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GITES DE BERYLLIUM ET DE LITHIUM PEGMATITIQPES, 

REGION DE PREISSAC-LACORNE (P.Q.) 

INTRODUCTION 

La region de Preissac-Lacorne, qui fait l'objet 
du present rapport, comprend les cantons de Preissac, 
La Motte et Lacorne, ainsi que des parties limitrophes 
formees par les cantons de Villemontel, Figuery, Landrienne, 
Fiedmont et Vassan, comte d'Abitibi (P.Q.). La plus grande 
partie de la region est couverte de nombreux chemins (voir 
figure 1). 

On y rencontre des pegmatites contenant des mine­
raux a beryllium, a tantale et columbium, et a lithium, des 
filons de molybdenite et de bismuth, ainsi que des proprietes 
a gites probables d'or et de metaux communs. On y a produit 
des concentres de molybdenite comme de bismuth. Depuis quel­
ques annees~ les pegmatites riches en lithium sont l'objet 
d'un vit interet. 

MM. Norman (10)1 et Tremblay (12) ont fait la 
lLes chiftres entre parentheses renvoient a la biblio­

graphie presentee a la fin du rapport. 
description des pegmatites et des filons. La presente etude, 
effectuee au cours de juin et juillet 1952, visait a taire 
des recherches minutieuses dans quelques-uns des plus gros 
gites de beryllium et de lithium. 

L'auteur remercie, a propos des renseignements 
fournis au sujet des gites, MM. C. Bouvier, d'Amos, K.R. 
Dawson, de la Commission geologique du Canada, D.R. Derry, 
de la Ventures Limited, A.S. MacLaren, de la Commission 
geologique du Canada, et P.F. Massicotte, de Val-d'Or. 
M. J.R. Magny, d'Amos, a bien voulu permettre a l'auteur 
d'emprunter son chemin prive conduisant au lac Lortie. 
M. J.R. Nixon a tourni a l'auteur une aide tres habile 
sur Ie terrain. 

La premiere des trois parties du rapport traite 
de la geologie generale de la region, et la deuxieme, des 
pegmatites qui s'y trouvent. La troisieme decrit minutieu­
sement une propriete a gite probable de beryllium et trois 
proprietes a gite probable de lithium. Une partie de deux 
de ces dernieres, qui contient des pegmatites a beryl et 
des pegmatites a spodumene, a ete cartographiee par leve 
a la planchette, a l'echelle de 20 pieds au pouce. 

Les termes techniques appliques aux pegmatites 
dans Ie present rapport sont ceux qu'a fixes Ie Geological 
Survey des Etats-Unis a la suite d'etudes sur les pegmatites, 
ettectuees au cours de la deuxieme guerre mondiale. lIs ont 
ete expliques par MM. Cameron, Johns, McNair et Page (2). II 
en est brievement tait mention au chapitre de la structure 
interne, dans Ie present rapport. 
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PARTIE I 

GEOLOGIE D'ENSEMBLE 

APERCU 

Les roches consolidees de la region appartien­
nent a l'are precambrienne. Ce sont des roches meta­
volcaniques, des roches meta-sedimentaires, et des roches 
plutoniques en amas les uns grands les autres petits, et 
allant des roches acides auX roches ultra-basiques. Celles 
qui abondent le plus sont les roches plutoniques, les 
unes acides les autres intermediaires, qui ont envahi les 
rochesmeta-volcaniques, les roches meta-sedimentaires 
et les roches ultra-basiques alterees et fortement plis­
sees. Elles comprennent le batholithe de Preissac-Lacorne 
ainsi que les pegmatites, aplites et filons de quartz 
associes. Les pegmatites se presentent dans les roches 
plutoniques acides ou intermediaires et, pres de la zone 
de oontact de ces dernieres, dans les roches metamorphi­
ques. La plupart des descriptions des formations ont ete 
extrai tes d '. un rapport de M. Tremblay (12). 

TABLEAU DES FORMATIONS 

Ere Epoque Groupe 

Cenozofque Pleistocene 

Discordance 

Proterozo1que Keweenavien (?) 

Contact par intrusion 

Li thologie 

Gravier, depots 
morainiques, 
sable, argile 

Gabbro, gabbro a 
quartz, gabbro a 
olivine; diabase 
partielle 
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Contact par intrusion 

Archeenne Roches granitiaues 
it microcline: 
amphi boli te, 
monzonite 8 
hornblende, 
granodiorite a 

Posterieure hornblende et 
au biotite, granite 

Temiscamien a muscovite, 
pegmatites 

Roches granitiques 
a albite: granite 
a albite, granite 
porphyrique, 
granite micro-
lithique 

Dfkes d'albitite 
a quartz 

Posterieur Porphyre a feldspath 
au et quartz 

Temiscamien Diorite quartzifere 
Amphibolite intrusive 
Peridotite 

Contact par intrusion 

Groupe de Grauwacke et sChiste 
Kewagama (1) a biotite derive; 

conglomerat 

Keewatin Groupe de Schiste a hiotite 
et (1) Kewagama 

Temiscamien Groupe de Amphiboloschiste, 
Malartic amphiboloschiste 

a biotite; un peu 
de grauwacke 

Basalte; andesite; 
dacite; rhyolite 
secondaire, 

Keewatin Groupe de trachyte et 
Kinojevis roches pyroclas-

tiques; un peu 
d'amphiboloschiste 
derive 
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DESCRIPTION DES FORMATIONS 

La groupe de Kinojevis est, semble-t-il, le plus 
ancien des groupes de la region; il consiste en roches meta­
volcaniques qui, a l'origine, etaient des coulees de lave 
basique ou intermediaire, avec intercalation de coulees 
secondaires de rhyolite et de trachyte et de matieres 
pyroclastiques. 

Celles des roches meta-vo1caniques qui sont 
basiques ou intermediaires prennent, par l'intemperisme, 
une couleur vert clair ou vert sombre, et presenten~ une 
structure e11ipso!da1e ou amygda1o!de par endroits; leur 
texture varie et e11es sont presque part out schisteuses. 
A leur contact avec Ie batholithe de Preissac-Lacorne, el1es 
sont comp1etement recrista11isees sous forme d'amphibo1o­
schiste et d'amphibo1ite. Le microscope revele qu'elles se 
composent de quantites variables de chlorite, d'epidote, de 
feldspaths, de quartz, d'amphibole actinolithique, de car­
bonates, de muscovite, de biotite, de pyrite, d'ilmenite, 
de leucoxene, de titanite, de tourmaline, d'apatite et de 
rutile, surtout des quatre premiers de ces mineraux, en 
general. Par endroits, ces roches sont tres carbonatees. 
Ca.lles qui SO.1t recrista11isees se composent surtout de 
hornblende, de feldspath, d'epidote et de quartz. 

Les roches meta-volcaniques acides ont un grain 
fin; elles sont porphyriques par endroits et s'a1terent en 
blanc par l'intemperisme. Vues en lames minces, e11es pa­
raissent se composer surtout de quartz, de feldspath, de 
chlorite et de biotite, les mineraux accessoires etant 
l'apatite, les oxydes de fer et les carbonates. 

La groupe de Malartic se compose de roches primi­
tivement basiques et volcaniques: amphiholite, amphibolo­
schiste et amphiboloschiste a biotite. Comme ce1les du 
groupe de Kinojevis, e11es representent peut-etre une repe­
tition des memes formations due a des plissements ou a des 
tail1es. Par endroits, elles ont une structure e11ipso!dale. 
On a decrit l'amphiboloschiste comme etant une roche a grain 
fin et d'un vert sombre; dans 1es specimens macroscopiques, 
on peut distinguer de la hornblende, du quartz et du feld­
spath. La microscope revele que cette roche est d'un age 
tres recent, denotant une recristallisation complete, et 
qu'e11e se compose de hornblende, de quartz et de feldspath, 
avec de petites quantites d'epidote, de titanite, d'apatite, 
de pyrite, de biotite, de zircon, de chlorite, de sericite 
et de limoaite. La hornblende domine et ses cristaux sont 
d'ordinaire orientes. 

La groupe de Kewagama se compose de schiste a 
biotite et a quartz, de schiste a biotite et de schiste a 
staurotide, roches qui derivent, suppose-t-on, de la grau­
wacke. La schiste a biotite et a quartz du cauton de 
Lacorne est d'un grain tantot fin tant6t mo~en, crista1-
lophyllien, gris ou gris bleuatre, et s'altere en brun par 
l'intemperisme. Dans les specimens macroscopiques, on peut 
distinguer de 1a biotite, du quartz et du feldspath. En 
lames minces, on distingue de la chlorite, de l'epidote, du 
zircon, de la muscovite, de l'apatite, des oxydes de fer, 
de la sericite et du grenat. 
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Une grande quantite de peridotite alteree se 
rencontre sous forme de bandes dans l'ouest de la region 
et en lentilles dans les roches meta-volcaniques de 
Kinojevis. D'apres M. Norman (9, pages 2 et 3), la 
peridotite alteree, dans la plupart des affleurements, 
ressemble a la roche verte en amas, mais Ie talc qu'elle 
contient la rend plus tendre que cette roche, des "couches" 
de tremolite donnent un caract ere particulier a sa surface 
et sa structure se presente d'ordinaire en "lamelles". La 
forme des couches est, par endroits, presque ellipsofdale. 
La roche s'altere par l'intemperisme en brun, mauve, gris 
au vert et sa surface recente est d'une couleur sombre. 
En lames minces, on constate qu'elle se compose de fibres 
de tremolite enveloppees dans une gangue de chlorite et de 
serpentine ou de talc, ainsi que de calcite, d'oxydes de 
fer et de pyrite en petites quantites. M. Tremblay (12, p.19) 
a releve la presence d'augite dans une lame mince. D'apres 
lui, les oxydes de fer dissemines dans la roche denoteraient 
qU'un composant original important de cette derniere etait 
l' olivine. 

Des roches plutoniques allant de la peridotite au 
granite sont intrusives dans les roches decrites ci-dessus 
et font l'objet d'un expose complet de M. Tremblay (12, pages 
18 a 63). Cependant, Ie batholithe de Preissac-Lacorne sera 
decri t parce qu' il presente des rapports avec~ les gites 
pegmatitiques mineralises. 

Le batholithe de Preissac-Lacorne, compose surtout 
de roches granitiques et syenitiques, occupe la plus grande 
partie des cantons de Preissac, La Motte et Lacorne, et des 
parties limitrophes formees par les cantons de Vassan, 
Fiedmont, Villemontel et Figuery (voir figure 1). 11 s'etend 
de l'est a l'ouest sur une longueur de plus de 00 milles, 
et sa largeur moyenne est de 12 a 14 milles. 11 s'allonge 
presque parallelement aux axes des plis de la region. 

M. Gussow (7) a reparti les roches du patholithe 
en deux types distincts: la granodiorite a hornblende et 
le leucogranite a muscovite grenatifere. D'apres M. Norman 
(9, p. 3), elles formeraient un groupe de granite, grano­
diorite, syenite et diorite, qui s'est probablement diffe­
rencie successivement d'un magma commun. A la page 3, il 
eorit que l'age des composants du groupe differe, les roches 
siliceuses etant plus recentes que les autres. M. Tremblay 
(12, p. 301 distingue six types principaux de roches: la 
monzonite a hornhlende, la granodiorite a hornblende et a 
biotite, l'amphibolite, la granodiorite a biotite, Ie 
granite a muscovite et les roches pe~atitiques. On estime 
que la granodiorite a hornblende et a biotite represente un 
stade d'alteration de la monzonite a hornblende par action 
aquo-ignee, et l'on croit que l'amphibolite s'est differen­
ciee, comme roche basique, de la monzonite, en ayant proba­
blement ete separee en profondeur avant l'injection. On 
considere que la granodiorite a biotite s'est differenciee 
du granite a muscovite apres l'injection. 

La monzonite a hornblende et la granodiorite a 
hornblende et a biotite sont grises sur des surfaces re­
centes, et grises ou blanc grisatre aux endroits ou elles 
sont alterees par l'intemperisme. En general, la grosseur 
moyenne du grain est de 2 mm., mais Ie facies porphyrique 
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marginal se rencontre par endroits. Ces roches sont carac­
terisees par de grands cristaux de titanite, d'un rouge 
brunatre. M. Tremblay (12, p. 32) a decompose ainsi leur 
teneur moyenne en mineraux: 

Plagioclase 
Feldspath-K 
Q,uartz 
Hornblende 
Epidote 
Biotite 
Chlorite 

Monzonite a. 
hornblende 

% 
41.0 
22.0 
2.5 

34.0 
0.5 

Granodiorite a 
hornblende et biotite 

% 
52.0 
10.0 
15.0 
15.0 
4.0 
3.5 
0.5 

La granodiorite a. biotite s'altere en blanc par 
l'intemperisme. Son grain est plus fin que celui de la 
monzonite a. hornblende et du granite a. muscovite. La 
plupart des paillettes de biotite sont paralleles les unes 
aux autres. En lame mince on constate que cette roche se 
compose des mineraux suivants: 

Oligoclase ................•• 
Microcline .........•.•...... 
Q,uartz ..................... . 
Biotite .................... . 
Epidote .................... . 
Chlori te ...................• 
Muscovi te .................. . 
Magnetite a. titanite ....... . 

% 
54.0 
5.0 

27.0 
10.0 

2.0 
1.0 
0.5 
0.5 

Le granite a. muscovite est d'ordinaire blanc, mais 
par endroits, il est rougeatre. Dans les specimens macro­
scopique£, on peut distinguer du quartz, des feldspaths, des 
micas et du grenat rouge. La grosseur moyenne du grain est 
de 3 mm. sur 6. Le grenat, les oxydes de fer, l'apatite, 
l'epidote, la titanite et le zircon sont les mineraux acces­
soires, la ohlorite, la sericite et le kaolin, les mineraux 
secondaires. Au microscope, on constate que la oomposition 
minerale moyenne est la suivante: 

Albite .....................• 
Microcline .................• 
~uartz ..................... . 
Mineraux ferromagnesiens et 

accessoires (surtout la 
muscovite) ............... . 

% 
40.0 
24.0 
31.0 

5.0 

M. K.R. Dawson, de la Commission geologi1ue, est 
en train de faire une etude approfondie du batholithe de 
Preissac-Lacorne. 
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PARTIE II 

PEGMATITES 

APERQU 

Dans la region se rencontrent de nombreuses 
~egmatites granitiques, associees dans l'espace, et peut­
etre genesiquement, au batholithe de Preissac-Lacorne. 
Certaines d'entre elles contiennent un ou plusieurs des 
mineraux suivants: beryl, tantalite a columbite, molyb­
denite et spodumene. Les pegmatites affleurent assez peu, 
excepte celles qui se trouvent sur des aretes de granite. 

Les pegmatites contenant les plus fortes agglo­
merations de beryl et de spodumene sont celles de zones 
interieures, sauf peut-etre les pegmatites a spodumene 
des terrains de la societe Lacorne Lithium Mines. 

Gites et repartition 

Les pegmatites granitiques, les pegmatites grani­
tiquesriches en lithium, les filons de quartz feldspathique 
et les filons de quartz sont associes dans l'espace, et 
peut-etre genesiquement, avec le batholithe de Preissac­
Lacorne. Les pegmatites et les veines se rencontrent dans 
les roches de ce batholithe comme dans les roches meta­
morphiques adjacentes; elles abondent surtout pres de la 
zone de contact. 

La plupart des pegmatites connues qui contiennent 
du beryl, de la tantalite a columbite OU du spodumene 
forment deux bandes separees (voir figure 1). La premiere 
s'etend le long de la zone de contact nord du batholithe et 
contient plusieurs pegmatites riches en lithium, y compris 
celles qui sont decrites minutieusement dans le present 
rapport. La seconde s'etend de ladite zone jusqu'au sud du 
lac Lusignan exactement et repose precisement a l'est du 
lac Okikeska. Elle contient le gite probable de beryllium, 
decrit minutieusement dans le present rapport. 

Repar~ition regionale en zones 

MM. Norman (10) et Tremblay (12) ont releve la 
repartition regionale en zones de pegmatites et de filons 
autour du batholithe de Preissac-Lacorne. 

M. Norman a esquisse la repartition regionale en 
zones autour de la partie ouest du batholithe. Selon lui, 
les pegmatites contenant du beryl et de la tantalite a 
columbite se rencontrent plus souvent pres de la bordure 
du batholithe, tandis que celles a spodumene se trouvent a 
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l'exterieur du batholithe. Les filons de quartz a molyb­
denite et ceux de quartz feldspathique se presentent pres 
de la zone de contact du batholithe avec les roches encais­
santes, plutoniques comme metamorphiques. 

M. Tremblay (12, p. 72) admet qu'il y a une re­
partition en zones aut our du batholithe, specialement dans 
le cas du granite a muscovite du canton de Lacorne. Les 
pegmatites a beryl se rencontrent dans la zone centrale, 
celles a spodumene, dans la zone intermediaire, et les 
filons de molybdenite, dans la zone exterieure . 

11 y a des exaeptions aux formations zonaires 
dont MM. Norman et Tremblay ont esquisse la repartition. 
Les pegmatites a spodumene qu'on trouve dans le lot 12, 
rang II, et le lot 40, rang I du canton de Figuery reposent 
dans Ie massif granitique de La Motte. On a vu qu'il y a 
une pegmatite a spodumene dans Ie lot 13, rang IX du canton 
de Lacorne; elle se trouve dans la zone que M. Tremblay 
appelle la zone du beryl. 

En general, il semble que les plus grosses agglo­
merations de beryl se rencontrent dans les pegmatites de 
l'interieur du batholithe, tandis que le spodumene se 
trouve dans les pegmatites en dedans du batholithe, pres 
de la zone de contact, et dans les roches metamorphiques 
adjacentes a ce contact. 

La teneur des pegmatites en feldspath potassique 
est variable elle aussi. Les pegmatites qui contiennent 
les plus grosses agglomerations de beryl ont une plus forte 
teneur en feldspath potassique que celles a agglomerations 
maxima de spodumene. 

La figure 1 montre les endroits ou se trouvent 
des pegmatites et des filons contenant un ou plusieurs des 
mineraux suivants: beryl, ~antalite a columbite, mineraux 
a lithium, et molybdenite. Elle indique la presence de 
trois zones locales: une de beryl accompagne de pegmatites 
contenant du beryl mais pas de mineraux a lithium, une de 
mineraux a lithium comprenant toutes les pegmatites qui en 
contiennent, et une de molybdenite, renfermant des filons 
a molybdenite. 

Dimensions et formes 

La longueur des amas de pegmatites varie jusqu'a 
environ 1,000 pieds, et leur largeur, jusqu'a 200 pieds. 
Beaucoup d'entre eux affleurant dans assez peu d'endroits, 
on ne peut evaluer leurs dimensions moyennes. La largeur 
moyenne de to us ceux examines par l'auteur est de 20 pieds 
ou moins. M. Tremblay (12, pages 42 et 43) a releve que 
les pegmatites centrales du batholithe ou celles des roches 
metamorphiques voisines du centre ont une forme reguliere 
et un contact bien marque avec la roche encaissante, tandis 
que celles de l'interieur du batholithe, mais voisines du 
contact, ont une forme irreguliere et se fondent graduelle­
ment dans la roche encaissante. Les pegmatites ayant una 
valeur economique sont tabulaires ou platement lenticu­
laires et leur contact est bien marque. 
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Action de la structure externe 

Une etude approfondie des amas de pegmatites 
horizontales et inclinees du canton de Lacorne, faite par 
M. Tremblay (12, p. 42), fait croire que ces amas ont des 
caracteres structuraux apparentes a ceux qui caracterisent 
le batholithe de Preissac-Lacorne. Pres des zones de 
contact de roches metamorphiques et de granites a musco­
vite ou de monzonite a hornblende l les pegmatites sont 
soit paralleles a ces zones soit a angle droit avec elles, 
ce qui fait croire que leur intrusion dependait de la 
presence de joints longitudinaux et transversaux. Leur 
orientation au sein du batholithe denote aussi, croit-on, 
un etat de dependance a l'egard de reseaux de joints. 
M. Tremblay (p. 72) a releve que les plus gros amas de 
pe~atites paraissent s'etre deposes dans des terrains 
tres fractures, a proximite des contacts du batholithe, 
observation ~ui semble valable surtout dans le cas de 
certains depots de spodumene. 11 ressort de sondages au 
diamant que les pegmatites riches en spodumene, situees 
au sud du lac Lortie et du lac Roy, s'inclinent de 40 a 
65 degres vers le sud et sont presque paralleles avec les 
contacts du batholithe. 11 se peut que leur structure 
depende de joints longitudinaux ou de cassures marginales 
ou de chevauchements marginaux. 

Structure interne 

Aper~u 

Les pegmatites granitiques peuvent se diviser 
en deux groupes: celui des simples agregats de quartz, 
de feldspath et de mineraux accessoires, difficiles a 
repartir en elements opposes au point de vue de leur com­
position mineralogique ou de leur texture ou des deux, et 
celui des agregats oomplexes de quartz, de feldspath et 
de mineraux accessoires, faciles a repartir en elements 
de ce genre. 

L'analyse primaire d'une pegmatite complexe se 
fait d'apres sa structure interne. On peut distinguer 
trois categories d'elements structuraux, d'apres leurs 
caracteres, ainsi qulil suit: 

(1) Ceux qui comblent des cassures sont gene­
ralement tabulaires at ramplissent ces cassures dans une 
pegmatite deja consolidee. 

(2) Ceux qui sont des amas de substitution et 
proviennent essentiellement du remplacement d'une pegmatite 
preexistante, que des phenomenes aient influe manifestement 
ou non sur leur structure. 

(3) CeliX qui sont zones et forment des enveloppes 
concentriques, completes ou incompletes, dont la forme ou la 
structure ressemble d'ordinaire a celles de l'amas de pegma­
tite et qui, a l'etat de perfection, sont concentriques 
autour d'une zone centrale ou d'un noyau. Quelques ele­
ments concentriques ne sont pas zones, mais appartiennent a 
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l'une des deux autres categories. Les zones incompletes 
forment des lentilles, des amas en forme d'auge ou de 
capuchon, ou des chapelets de lentilles. 

Le contact entre ces elements peut former une 
arate vi~e qu'on dirait coupee au couteau, ou former gra­
duellement une limite, mais il est rare que cela se pro­
duise si graduellement qu'on ne puisse delimiter Ie contact. 

Les elements zones sont la plus importante des 
trois categories au point de vue du volume et de la valeur 
economique. uans la plupart d'entre eux, il y a une ou 
plusieurs zones incompletes, formant des coques, des len­
tilles ou des chapelets de lentilles, des amas en forme de 
tuyau, d'auge ou de capuchon, ou des amas plus irreguliers. 
Parfois, deux ou plusieurs zones s'unissent en direction ou 
plongent de fagon a former · un tout dont les mineraux sont 
semblables a la plupart de ceux des zones unies: c'est ce 
qu'on appelle un "telescopage". 

Les zones sont classees en (a) zones faisant 
limite; (b) zones d'epontes; (c) zones intermediaires, et 
(d) zones centrales ou noyaux. La premiere est la zone 
exterieure d'une pegmatite, la suivante est celle qui forme 
les epontes, tandis que les autres situees entre cette der­
niere et le noyau sont les zones intermediaires. Ces di­
verses zones ne se trouvent parfois pas toutes dans des 
pegmatites zonees; c'est ainsi que beaucoup d'entre elles, 
ntayant pas de zones intermediaires, sont composees de la 
zone faisant limite, de celIe dtepontes et du noyau. De 
plus, les affleurements ne peuvent donner une 'idee exacte 
de la structure interne dtun amas de pegmatite granitique, 
car il se peut que certaines zones manquent, du fait de 
l'erosion subie a ce niveau. 

Les principaux mineraux de ohaque element pegma­
titique sont designes dans l'appellation de ce dernier et 
en~res dans ltordre de leur quantite decroissante. Ex­
emple: la pegmatite a quartz, a cleavelandite et a musco­
vite. En gemera1, les mineraux accessoires ne sont enumeres 
que lorsqu'ils ont une valeur economique. 

Vu que l'adjectif "pegmatitique" est impropre a 
qualifier la texture de chaque mineral englobe dans un amas 
de pegmatite, le present rapport est base sur le classement 
suivant, dont les termes sont d'un emploi courant: 

Terme technique Grosseur ma~imum des cristaux 

(en pouces) 

A grain tr~s fin •.•..•.......• 
A grain fin ... , .•............. 
A grain moyen ................ . 
A grain gro~sier .............• 
A grain tres grossier ...•.•.•• 

,-i 
tal 
1 a 4 
4 a 12 

+ 12 

On renvaie quiconque veut lire des ouvrages trai­
tant plus a fond de la structure internet a une monogr~phie 
de MM. Cameron, Jahns, McNair et Page (2) ou a un rapport 
precedent de l'auteur (11). 
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Pegmatites a beryl 

Les pegmatites de la region les plus riches en 
beryl sont caracterisees par la structure interne. La 
plupart d'entre elles contiennent une zone faisant limite 
et des coques, mais quelques-unes se composent d'une zone 
faisant limite, d'une zone d'epontes et d'un noyau. L'en­
semble de la premiere zone est forme de perthite, de quartz 
et de plagioclaae, accompagnes ou non de muscovite et de 
grenat. Le grain y est de tras fin a moyen. Les coques et 
les zones d'epontes sont formees de quartz et de perthite 
allant du grain moyen au grain tras grossier. Les noyaux 
sont constitues de quartz compact. 

Pegmatites a spodumane 

Toutes les pegmatites a spodumane de la region, 
que l'auteur a examinees l sont caracterisees par la struc­
ture interne, sauf peut-etre les pegmatites situees dans Ie 
terrain de la societe Lacorne Lithium Mines et d~nt plu­
sieurs contiennent une zone faisant limite, une zone d'e­
pontes et un noyau apparent. Leurs zones de limite, tras 
minces, n'encerclent pas complatement les amas de pegma­
tite et sont formees de feldspath et de quartz a grain tras 
fin. Les zones d'epontes sont elles aussi tras minces, 
discontinues et a grain tras fin. Elles sont formees de 
feldspath, de quartz et de spodumane. Les zones centrales 
ou noyaux apparents, composees de plagioclase, de quartz, 
de spodumene et de perthite~ forment le plus gros de ces 
amas de pegmatite. Les depots affleurant sur Ie terrain 
de la Lithium Cor~oration of America revelent deux groupes 
zones: l'un, exterieur, forme de plagioclase, de quartz, 
de perthite, de spodumene et de muscovite, et l'autre, in­
terieur, forme de quartz, de spodumane et de perthite. Le 
premier ressemble, du point de vue mineralogique, aux noyaux 
apparents des autres pegmatites a spodumane. Vu que les 
contacts de la roche encaissante n'affleurent pas, il est 
impossible de donner Ie classement structural de ces groupes. 

Autres caracteres 

Etant donne que nombre de ces amas de pegmatites 
n'affleurent que faiblement, il est impossible de bien pre­
ciser plusieurs autres caracteres. Aux endroits ou l'auteur 
pouvait voir leurs zones de contact avec les roches encais­
santes, il n'a constate aucune structure de ces dernieres 
pouvant se rattacher a la formation des pegmatites, ni la 
moindre alteration de ces roches encaissantes qui soit 
visible a l'aide d'un verre grossissant. De l'avis de 
M. Norman (10, p. 4), la mise en place des pegmatites pri­
mitives proviendrait en partie de la segregation et en 
partie de la substitution. Son idee part des observations 
suivantes: ces amas, de forme et de dimension irregulieres, 
n'ont pas de limites hien nettes et contiennent nombre d'in­
elusions de granite. Leur Qrientation fait supposer que des 
~eseaux de cass~res se rattachant au batholithe de Preissae­
Lacorne ant influ9 sur leur mise en place, mais on ne sa it 
pas au juste si les eomposants des amas ont comble des vides 
au s'ils ant remplace d'autres roches en prenant les cassu­
res pour voies d'entrees. 
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MINERALOG IE 

Principaux elements mineraux des roches 

Feldspaths 

Ce sont les plus abondants des composants des 
pegmatites associees au batholithe de Preissac-Lacorne. 
Dtapres un calcul base sur des essais au moulin et un 
decompte pour pertes en fines, boues et minerai magne­
tique de rebut, les feldspaths constituent 51 p. 100 des 
pegmatites a spodumene situees au sud du lac Lortie (4, 
p. 99). En ce qui a trait a la cartographie du terrain, 
Ie feldspath est denomme microcline quand un specimen tenu 
a la main ne revele pas de lamelles maclses, et perthite 
quand Ie microcline revele des paquets ou des filets de 
plagioclase. La plupart des feldspaths sont blancs. La 
perthite se presente en cristaux et agregats de cristaux 
atteignant jusqu'a quelques pieds de longueur, orientes, 
par endroits, de fa~on a former des an~les droits avec les 
spontes de l'amas de pegmatite. D'apres M. Tremblay (12, 
p. 45), Ie microcline se presente d'habitude en grains fins 
dans des interstices du quartz, de l'albite et du spodumene. 
11 estime que Ie microcline ou la perthite ou tous deux, 
constituent jusqu'a 30 p. 100 des pegmatites ou meme plus. 
Le plagioolase est Ie plus abondant des composants des 
pegmatites, et M. Tremblay (12, p. 46) Ie signale sous le 
nom d'albite (An 4-6\. Le plagioclase extrait des pegma­
tites a spodumene du sud du lac Lortie est de l'oligoclase 
a albite, constitue a peu pres d'AnlO (4, p. 103). II se 
compose en partie de la variets lamellaire, qui est la 
cleavelandite. Son grain ordinaire est tantot fin tantot 
moyen. et Ie plagioclase est xenomorphe. De la cleave­
landite et des veinules de quartz a cl~avelandita coupent 
transversalement quelques cristaux de spodumene. Voici 
les resultats d'une analyse partiel1e du concentre de feld­
spath resultant dtessais, au moulin, de pegmatites a spodu­
mene du sud du lac Lortie (4, p. 103): 

Li20 ............ . 
Na 20 ••..•.••.•••• 
K2~ 3 ............ . 
AI ~ ........... . 
SiO ............ . 
Fe203 et Ti02 ... . 

Q.uartz 

% 
0.46 
9.98 
4.06 

19.64 
67.80 
0.034 

Toutes les pegmatites contiennent du quartz, com­
posant important de chaque amas de pegmatite. La quartz est 
incolore ou blanc laiteux ou gris clair ou gris sombre. La 
grosseur de son grain varie dtun grain tres fin a un tras 
grossier. II se presente part out en granulations xenomor­
phes. Des veinules de quartz coupent transversalement, par 
endroits, des cristaux de spodumene. On a releve que, dans 
quelques pegmatites, de petites cassures sont comblees par 
du quartz. 
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Muscovite 

Bien que la plupart des pegmatites en contien­
nent, la muscovite n'est pas un composant important, sauf 
~a et la au contact exterieur de la pegmatite a perthite 
et a quartz et du quartz en amas. Son grain varie de tras 
fin a moyen, et sa couleur est vert pale ou vert grisatre. 
Dans quelques-unes des pegmatites riches en spodumane, la 
teneur en muscovite est inferieure alp. 100. 

Mineraux de valeur economique 

Beryl 

Nombre de pegmatites de la region en contiennent, 
et on a deja parle des rapports des pegmatites a beryl au 
batholithe de Lacorne. Bien qu'on ait decouvert quelques 
cristaux de beryl dans les pegmatites riches en spodumene, 
il semble que des quantites appreciables de beryl ne se 
trouvent que dans quelques-unes des pegmatites rencontrees 
dans les transformations granitiques du batholithe. Ces 
cristaux automorphes, d'un vert pale, bleu pale, vert bleu­
atre ou verts l vont de ceux a grain tras fin a ceux d'af­
fleurements ou ils atteignent 84 pouces carres, mais la 
grosseur de la plupart des cristaux qu'on a vus est trop 
petite pour se prater au scheidage a la main. Le beryl se 
reconnalt facilement a sa couleur et a ses cristaux auto­
morphes, mais il arrive que des cristaux d'un vert clair 
ou bleus soient difficiles a distinguer d'autres mineraux, 
en plein soleil. L'auteur a decouvert, a l'examen, que 
les cristaux de beryl abondent Ie plus dans des zones ou 
des coques de pegmatite a perthite quartzifere, surtout en 
bordure exterieure de ces zones ou coques (voir figure 2). 
On en trouve aussi dans la pegmatite a quartz, a muscovite, 
a plagioclase et a perthite, surtout pras du contact avec 
la pegmatite a perthite et a quartz et au contact exte­
rieur du quartz en amas dans une pegmatite. D'apres 
M. Norman (10, p. 9), dans l'ouest de la region, Ie beryl 
se trouve tras souvent au sein des pegmatites contenant 
des bandes centrales de quartz bordees de muscovite, et il 
est associe a la muscovite de ces bordures. On presume 
que ces "bandes centrales" sont des noyaux de quartz. 

Spodumene 

Le spodumene rencontre dans la reglon est blanc, 
jaune clair ou vert. 11 varie, en grosseur, de particules 
tres fines aux cristaux longs de 18 pouces, mais son grain 
est d'ordinaire tantot fin tantot moyen. 11 se presente 
sous forme de plaques et de lames allongees ou de cristaux 
prismatiques, les deux premieres dans la pegmatite composee 
de plagioclase, de quartz et de perthite, avec ou sans 
muscovite, tandis que les cristaux prismatiques plus courts 
se trouvent dans la pegmatite a quartz et a perthite. L'au­
teur a releve que, dans tous les affleurements de pegmatites 
riches en spodumane, examines par lui, ou par endroits a 
l'interieur de ces amas, Ie spodumene a une Qrientation pre­
feree (voir figures 3 et 4). II ressort de sondages au 
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diamant, effectues dans deux des gites probables de spodu­
mene, que l'axe principal des cristaux de ce dernier est 
presque perpendiculaire aux epontes de l'amas de pegmatite. 
M. Tremblay (12, p. 45) a deja parle de cette orientation 
preferee. Par endroits, le spodumene est devenu d'un vert 
sombre par alteration, ou il est parfois recouvert d'une 
substance brune, mais son aspect ordinaire est celui d'un 
mineral d'age tres recent. D'apres M. Tremblay (12, p.46), 
le spodumene jaune clair et le spodumene vert se trans­
forment par alteration en mica a lithium qui se presente 
en agregats, de forme rosacee aplatie, pseudomorphes, res­
semblant au spodumene. On constate que le spodumene vert, 
en lame mince, contient des particules pulverulentes, mais 
que le jaune clair n'en contient pas (12, p. 46). M. Tremblay 
a releve que les bouts ebreches des cristaux de spodumene 
proTiennent du remplacement de ce dernier par du quartz et 
des feldspaths. 11 a trouve (12, p. 49) quelques grains de 
spodumene dans deux lames minces de granite a muscovite. 

Autres mineraux 

Les nombreux autres mineraux dont on a signale la 
presence dans les amas de pegmatite de la re~ion comprennent: 
le lepidolite, la spessartine, la tantalite a columbite, le 
microlithe, la betafite, la bismuthine, 1 'hematite , la 
powellite, la phenacite, la molybdenite et la lithiophi-
lite (1, 10, 12). Aucun de ces mineraux n'a ete decouvert 
dans les pegmatites en quantites assez fortes pour qu'il 
ait une vale~ economique, et tous sont consideres comme 
des mineraux accessoires. 

ORIGINE 

M. Norman (10, p. 16) suppose que les pe~atites 
et les filons de quartz representent des stades successifs 
d'un processus de differenciation et sont intimement asso­
cies aux amas de granite a muscovite et a biotite de la 
region de Preissac-Lacorne. Le processus primitif aurait 
abouti aux pegmatites, dont quelques-unes ont un contour 
irregulier et dont la structure ne depend pas de phenomenes 
bien clairs. Ces amas sont composes de quartz, de perthite, 
de muscovite et de petites quantites de grenat. Le deux­
ieme stade est represente par des pegmatites a albite, a 
tantalite a columbite 1 a beryl, a spodumene, a spinelle de 
chrome et, rareruent, a phenacite. Des lentilles de quartz 
et des sortes de filons a lisiere de muscovite se rencon­
trent au centre de quelques-uns de ces amas de pegmatite 
et constituent, d'apres M. Norman, un petit residu de 
silice qui serait le dernier stade du processus. 11. Norman 
suppose que 1e quartz et les filons ae quartz feldspathique 
representent la petite partie siliceuse dissociee des 
pegmatites ordinaires. 

M. Tremblay (12, p. 49) estime que les amas de 
pegmatite et d'aplite se sont differencies, a un age recent, 
du granite a muscovite, idee qui est corroboree, d'apres 
lui, par plusieurs caracteres: ces amas sont intimement 
associes dans l'espace avec le granite a muscovite, dans 
lequel nombre d'entre eux se fondent peu a peu et auquel 
ils ressemblent quant aux composants mineraux. 11 explique 
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la presence de quelques grains de spodumene trouves dans 
deux lames minces de granite a muscovite, corome denotant 
peut-etre la presence de lithium dans le magma primitif. 

M. Tremblay (12, pages 44 et 45) a releve que 
pegmatites et aplites sont intimement associees dans les 
terrains et forment parfois un melange intime dans un meme 
amas. Les deux types de roches ont des composants mine­
raux semblables et, a son avis, la grosseur differente de 
leur grain provient de pressions differentes qui se ~ont 
exercees le long des cassures dans lesquelles circulaient 
les eaux meres. Leur susdit melange intime pourrait s'ex­
pliquer par des modifications de pressions survenues le 
long de la totalite ou d'une partie des cassures. 

M. Derry (4, p. 104) ecrit ce qui suit au sujet 
des pegmatites a spoduruene des terrains des Lacorne Lithium 
Mines: 

"Les cristaux de spodumene, loin d'indiquer qu'ils 
se sont substitues a l'oligoclase a albite, ont ete 
partiellement resorbes a leurs bouts avant ou durant 
la cristallisation de cette derniere. Au lieu d'etre 
agglomeres en paquets, ces cristaux sont repartis 
assez egalement dans tous les dykes et sont paral­
leles aux epontes des dykes, ce qui fait supposer 
que les mineraux reunis se sont cristallises sit6t 
apres leur etat de fusion, a commencer par Ie spodu­
mene, sui vi du feldspath et enrin du quartz. 11 
semble que, dans la formation de ces d~kes, le rem­
placement par des cristaux a jous un role tout au 
plus minime." 

Plusieurs caracteres sont a relever quand on 
studie l'origine des pegmatites: 

(1) Les pegmatites, les aplites et les filons de 
quartz se rencontrent dans Ie batholithe ou dans des roohes 
metamorphiques a moins de 1.5 mille de la zone de contact. 

(2) La plupart des pegmatites, des aplites et des 
filons dependent de caracteres structuraux systematiquement 
apparentes au batholithe. 

(3) Ca et la dans Ie batholithe, des pegmatites 
sont reparties en zones locales. 

(4) Les pegmatites et les aplites, semblables au 
point de vue mineralogique, contiennent un ou plusieurs des 
mlneraux suivants: beryl, tantalite a columbite, molybde­
nite et spodumene. 

(5) Du microcline, du beryl, de la tantalite a 
columbite et de la molybdenite se prssentent dans quelques­
uns des filons de quartz. Au dire de M. Norman (10, p. 5), 
les composants des filons varient du quartz pur au quartz 
a haute teneur en microcline. 

Les deux premiers des caracteres susmentionnes 
font croire que les pegmatites, les aplites et les filons 
de quartz datent d'un age correspondant a celui de la for­
mation du bathblithe, tandis que les trois derniers donnent 
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l'ldee que les pegmatltes, les aplltes et les filons de 
quartz sont apparentes genesiquement. 11 se peut que les 
roches batholithlques, les pegmatites, les a~lites et les 
filons se soient differencies d'un seul et meme magma. 

PARTIE III 

DESCRIPTION DES PROPRrETES 

On donne ci-dessous une description detaillee 
de trois proprietes contena~ du lithium et d'une propriete 
contenant du beryllium. Dans les trois premieres, on vient 
d'exeouter des sondages au diamant. De la pegmatite a 
spodumane extraite de deux d'entre elles a ~ait l'objet 
d'essais de concentration. Autant qu'on sache, la pro­
prieta contenant du beryllium possede les plus grosses 
agglomerations de beryl de la region. M. Tremblay (12) 
ayant decrit d'autres proprietes et gites de lithium et de 
beryllium de la region, on ne cite pas ici sa description. 

Propriete Heroux-Gamache-Massicotte (8, 12) 

Les claims formant cette propriete englobent les 
moities sud des lots 14 a 19, rang VIII, canton de Lacorne. 
Les concessionnaires sont MM. G.P. Heroux, de Montreal, et 
R. Gamache et P.F. Massicotte, de Val-d'Or. 

Trois groB amas de pegmatite granitique a beryl 
et plusieurs amas similaires plus petits se trouvent dans 
les moities sud des lots 15 et 16. Des incendies de forat 
ayant depouilla une grande partie de ces lots de leur vege­
tation et de leur terre vegetale, les trois premiers affleu­
rent tras visiblement dans une clairiere situee au flanc 
d'une arate granitique. On peut parvenir a ces gites en 
suivant une piste qui part de la ferme de M. N. Saint-Louis, 
a 0.9 mille a l'est et 1.9 mille au nord du village de 
Saint-Benoit (YQix figure 1). 

On a dresse le plan d'un terrain long d'environ 
1,000 pieds et lar~e de 500, qui contlent les principaux 
amas de pegmatite (voir figure 5). On a calcule la teneur 
en beryl de ces amas. 

Des pegmatites granitiques, dont beaucoup con­
tiennent du beryl, sont intercalees dans le granite de 
nombre d'endroits de la propriete. En general, les pegma­
tites a beryl ressemblent a celles qui n'en contiennent pas, 
saut en ce qu'elles ont des agglomerations etendues de 
perthite a quartz. La plupart des zones de contact entre 
le granite et la pegmatite sont tras nettes, mais, en quel­
ques endroits, on passe graduellement de l'un a l'autre. 

Bien que les directions des trois amas prinoipaux 
de pegmatite et les largeurs de leurs affleurements soient 
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avidentes, on en connatt mal les pendages. L'amas du nord 
se dirlge nord 80 degres ouest, et la largeur moyenne de 
son affleurement est d'environ 20 pieds. 11 affleure sur 
une distance de 880 pieds. Son pendage est de 65 degres 
vers le nord-est, au seul endroit ou il est mesurable. 
L'amas du sud se dirige de l'est a l'ouest; il affleure 
sur une distance de 760 pieds, et la largeur de son affieu­
rement est aussi d'environ 20 pieds. Son pendage n'est 
visible nulle part. L'amas central, qui peut etre suivi a 
la trace sur une distance de 130 pieds, se dirige nbrd 70 
degres est, et la largeur moye~ne de son affleurement est 
d'environ 10 pieds. A un endroit ou il a ete mesure, son 
pendage est vertical. Les affleurements denotent que les 
amas du sud et du centre se joignent, mais on ne sait pas 
au juste si les amas du centre et du nord font de meme. 

Les trois principaux amas de pegmatite revelent 
une structure interne. On a releve la presence et dresse 
Ie plan de trois groupes mineralises. La zone exterieure 
de tous les trois premiers groupes est composee de perthite, 
de quartz, de plagioclase et de muscovite; elle contient, 
par endroits, du beryl, en plus grande abondance d'habitude 
pres de 1a zone de contact intarieure ou 1a plus grande 
partie de ce beryl est d'une dimension si petite qu'on ne 
peut Ie scheider a la main. Le grain de la perthite est 
d'ordinalre moyen et celui des autres mlneraux, tantot tres 
fin tantot fin. Cette zone est irreguliere quant a la tex­
ture et a la proportion des mineraux composants, surtout 
pr~s de la zone de contact exterieure; en outre, elle cons­
titue apparemment 1a bordure de ces amas. Dans tous les 
trois, on rencontre des coques de pegmatite a perthite 
quartzlfere, d'un grain grossier ou tras ~rossier, qui re­
presentant peut-etre des zones d'epontes a solution de con­
tinuite. Des cristaux de beryl, d~nt la grosseur va jusqu'a 
84 pouces carras dans Ie terrain d'affleurement, se presen­
tent ici et la a l'interieur de ce groupe ou aux zones de 
contact exterieures, marquees, par endroits, par un groupe­
ment de plaques moyennes de muscovite. Les feldspaths des 
deux groupes sont blancs, 1a couleur du beryl al1ant d'un 
bleu clair a un vert bleuatre et au vert. La quartz massif 
affleure seulement dans ces amas de pegmatite situes le 
plus au nord, et constitue le noyau apparent. La bordure 
exterieure de ce quartz est marquee, ~a et la, par un groups­
ment de nappes de muscovite a grain moyen et par quelques 
cristaux de beryl. 

On a trouve quelques grains de molybdenite dans 
une pegmatite a perthite quartzifere. et plusieurs cristaux 
a grain fin de grenat rouge se presentant, par endroits, 
dans la pegmatite a muscovite, a plagioclase, a quartz 
et a perthite. On a constate que la perthite contenait, 
dans un endroit, d'etroites cassures remplies d'hematite. 
M. Tremblay (12, p. 89) a signale la presence de tantalite 
a columbite. 

La teneur tot ale en beryl de chacun des trois gros 
amas de pegmatite a ete calculee. On a calcule saparement 
la teneur de chacun de ces amas, des groupe$ mineralises 
c.ontenus dans chacun d'eux et de trois terrains riches en 
beryl. Le tableau suivant donne les resultats de ces 
calculs. 
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On ne peut evaluer toute la richesse des terrains 
de la propriete, car il n'est pas sur que les affleurements 
existants soient reellement ceux des amas de pegmatite~ dont 
on ignore completement la nature en profondeur. L'enleve­
ment de la couverture mince mettrait peut-etre au jour 
d'autres terrains riches en beryl ou des prolongements des 
terrains connus. 11 se peut que les coques de pegmatite a 
perthite quartzifere se joignent en profondeur pour consti­
tuer des zones continues. Bien que le plus gros du beryl 
affleurant se presente dans lesdites coques, il y a des 
coques qui n'en contiennent Da~, de sorte qu'il est impos­
sible que le beryl soit reparti uniformement dans une zone 
d'epontes continue, comme il arrive probablement lorsqu'il 
s'agit d'une pegmatite a beryl. 

LITHlm~ 

Propriete de la Lacorne Lithium (3, 4, 12) 

La pegmatite a spodumene de ces terrains n'affleu­
rant que tres peu l la plupart des connaissances recueillies 
au sujet de ces gltes proviennent de sondages au diamant 
suivis d'essais de separation effectues sur des carottes 
contenant du spodumene et extraites de ces amas. M. R.D. 
Derry, de la Ventures Limited, a consenti a mettre un rap­
port approfondi ayant trait a la propriete (3) a la dispo­
sition de l'auteur qui y a puise la plupart des renseigne­
ments suivants: 

Les claims orlg~naux comprenaient les lots 45 a 
54, rang IX, du canton de Lacorne, mais on a plus tard pi­
quete des claims dans les lots 37 a 44, rang IX, et loue l 
avec faculte d'achat, des proprietes situees au nord et a 
l'ouest de ces derniers. Les claims appartenaient con­
jointement a la Nepheline Products Limited et a la Great 
Lakes Carbon Corporation. La propriete appartient mainte­
nant a la Lacorne Lithium Mines Limited, 712, 320 rue Bay, 
Toronto. Elle se compose des lots 45 a 54, rang IX, des 
moities nord des lots 37 a 44, rang IX, et des moities sud 
des lots 52 et 53, rang X, canton de Lacorne. 

Les principaux affleurements se trouvent sur les 
lots 52 et 53, rang IX, canton de Lacorne, a environ 1,500 
pieds au sud du lac Lortie (YQ1r figure 1). Un chemin prive 
conduisant a ce lac rejoint la grand route 45, a 2 milles 
a l'ouest de Fisher. A environ 4 milles de la route, il 
est ferms par une barriere verrouillee, dont M. G. Magnf, 
d'Amos, a la clef. Ce chemin, en excellent etat jusqu'a 
l'angle sud-ouest du lac, est presque efface, par une vege­
tation recente, de la jusqu'aux affleurements. 

Les pegmatites a spodumene qui affleurent sur les 
claims originaux ont ete decouver~es par M. F. Chubb, et 
etudiees par M. D.R. Derry a l'automne de 1945. Se fondant 
sur un echantillonnage pre liminaire , on a fait subir des 
essais de separation a un volumineux echantillon de plu­
sieurs centaines de livres. Les essais ayant donne des 
resultats encourageants, on a entrepris des sondages re­
duits au diamant. Les six trous de sonde, formant en tout 
2,088 pieds, ont recoupe trois gros dykes de pegmatite a 
spodumene, A, B'et C, ainsi que plusieurs dykes moins gros. 
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Les carottes prelevees a chaque croisement des trois pre­
miers dykes ont ete photogra~hiees en couleur, puis envoyees 
pour essais de separation aux laboratoires de la Ne-eheline 
Products Limited, a Lakefield (Ontario). Celles prelevees 
aux croisements des autres dykes, dont la pegmatite a spodu­
mene est discontinue ou a faible teneur, ont ete mises de 
cote pour essais possibles a l'avenir. 

Les dykes de pegmatite a spodumene, recoupes au 
cours des sondages, se trouvent dans la zone de contact du 
granite et des roches meta-volcaniques, tandis que les trois 
gros dykes recoupent des roches de ces deux genres. Pres 
du granite, les roches meta-volcaniques se sont recristal­
lisees en formant de la hornblendite. Apparemment, la zone 
de leur contact s'incline nettement vers Ie nord. 

Des pe~atites a spodumene affleurent sur une 
colline qui s'eleve a pic apres avoir forme une pente douce. 
Le point Ie plus eleve de la colline est a 110 pieds au­
dessus de la base, a laquelle on a donne une cote arbitraire 
de 1,000 pieds. La cote de 900 pieds se trouve pres du 
point ou les dykes ont ete recoupes le plus profondement. 

Les sondages ant permis de suivre a la trace late­
ralement, sur une distance de 600 pieds, Ie dyke A dont la 
largeur reelle va de 11 a 48 pieds et qui, expose a l'est 
mais moins large, est expose, a l'ouest, sur une assez bonne 
largeur. Un seul trou de sonde a recoupe sans aucun doute 
le dyke B, qu'on considere etre une lentille longue de 100 
pieds et s'etendant jusqu'a la cote de 1,000 pieds. La lar­
geur reelle de ce dyke, a l'endroit au il a ete recoupe par 
la sondeuse au diamant, est de 22 pieds. Le dyke C, suivi 
a la trace horizontalement sur une distance de 350 pieds, a 
une largeur moyenne de 10 pieds. Vers l'est, il se retrecit 
jusqu'a perdre toute valeur economique, mais il est expose 
vers l'ouest. Les trois dykes princi~aux se dirigent envi­
ron nord 70 degres ouest et plongent a un angle de 40 a 60 
degres vers le sud-ouest. Vus en coupe, ils sont presque 
perpendiculaires a la zone de contact des roches graniti­
ques et des roches meta-volcaniques. 

Comme il semble que ces dykes contiennent du spodu­
mene sur leur entiere largeur, on evalue tout leur volume 
en tonnes. Vu qu'il serait possible de percer une galerie 
a flanc de coteau a la cote de 1,000 pieds, on a evalue le 
volume de la pegmatite reposant au-dessus de cette cote, 
ainsi que Ie volume de celle qui repose au-des sus de la cote 
de 900 pieds, comme l'indique Ie tableau suivant: 

Volume en tonnes, de Volume en tonnes, de 
Dyke la surface a la cote la surface a la cote 

de 1,000 pieds de 900 pieds 

A 88,660 234,000 

B 18,330 18,330 

C 23,330 56,870 

Total 130,320 309,200 
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On n'a pas releve de structure interne dans ces 
dykes t dont la composition et la texture sont apparemment 
homogenes d'une eponte a l'autre. 11 res sort de calculs 
resultant des essais de separation que la teneur moyenne 
en mineraux des trois dykes est la suivante, deduction 
faite pour pertes en boues, fines et minerai magnetique de 
rebut: feldspaths 51 p. 100, spodumene 25 p. 100, quartz, 
23 p. 100 et mineraux accessoires, comprenant la muscovite, 
la magnetite et la tantalite a columbite, 1 p. 100 ou moins. 
Du feldspath potassique blanc, d'un erain moyen ou grossier, 
et du spodumene blanc, d'un grain fin ou moyen, se presen­
~ent dans une gangu~ de quartz gris, d'un grain fin, et de 
plagioclase blanc (AnlO). La proportion du feldspath potas­
sique (surtout de l'orthoclase, avec un peu de microcline) 
au plagioclase est d'environ 5 a 1 d'apres des calculs. Le 
spOdumene t blanc la ou il est d'age recent, est jaune clair 
ou brun la ou il est altere par l'intemperisme. Dans les 
affleurements etudies par l'auteur, les cristaux de spodu­
mene atteignent parfois une longueur de plus de 4 pouces, 
parallele au grand axe, et d'un tiers de pouce, perpendicu­
laire a cet axe, bien que la plupart d'entre eux soient 
larges de moins d'un quart de pouce. Leur orientation est 
a peu pres perpendiculaire aux epontes des dykes, presque 
partout (voir figure 3). La teneur en lithine du spodumene 
pur a ete etabli a 6.74 p. 100. 

On a fait subir des essais de separation a l'echan­
tillon volumineux et a chacune des carottes de sondeuse au 
diamant, prelevees aux croisements des trois dykes princi­
paux. Chaque fois on a obtenu des concentres de quartz, de 
feldspath et de spodumene. Les essais d'atelier compre­
naient les operations suivantes: 

(1) L'echantillon etait broye jusqu'a une gros­
seur de moins de 3/8 de pouce et pese. 

(2) Trois passages successifs entre des cylindres 
broyeurs reduisaient la matiere a une grosseur de tamisage 
inferieure a 35 mailles. 

(3) La matiere d'une grosseur de tamisage infe­
rieure a 200 mailles etait rejetee apres criblage. 

(4) La matiere d'une grosseur de tamisage supe­
rieure a 200 mailles etait separee deux fois dans un sepa­
rateur magnetique Dings a haute intensite, puis venait le 
tour de la matiere magnetique de rebut, et toute la sub­
stance non magnetique etait melangee. 

(5) La substance non magnetique etait additionnee 
d'une solution caustique et classee de maniere a eliminer 
la boue. 

(6) Le sable etait additionne d'acide oleique et 
d'emulsol X-20, puis on le transferait dans un appareil de 
flottage Fahrengren, qui produisait un concentre de spodu­
mene plus grossier. 

(?) Un triple nettoyage de ce dernier produisait 
un concentre definitif. 

(8) Puis on melangeait les residus plus gros­
siers et plus propres, on les additionnait de produit' Armour 
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AMAC 118.5 C, d'huile de pin et d'acide fluorhydrique, et 
l'on obtenait par flottage un concentre de feldspath plus 
grossier. 

(9) Ce dernier, nettoye deux fois, donnait un 
concentre definitif de fe1dspath. Les residus resultant 
du flottage du fe1dspath etaient un concentre de quartz. 
Ce procede est du a MM. B.D. Weaver et E.O. Foster. 

Voici, so us forme de tableaux, les resu1tats des 
essais d'ate1ier~ 

Resu1tats des essais - Echanti110n volumineux 

Produit Poids Lithine Repartition de 

% % 
Alimentation 100.00 1.64 

Concentre de spodumene 18.15 5.86 

Concentre de feldspath 44.28 0.46 

Concentre de quartz 19.96 - --
Matiere magnetique de 

rebut et boues 17.61 2.11 

Resu1tats des essais 
Recoupements par sondages au diamant 

la lithine 

% 
100.00 

64.90 

12.40 

- --

22.70 

Pourcentage du poids des produits 
Dyke Nombre de d'essai 

recoupements Concentre de Concentre de 
spodumene feldspath 

A 6 19.60 34.51 

B 2 18.80 31.80 

C 6 22.31 34.06 

Moyenne globale 20.46 33.91 

Teneur totale en mineraux 
Concentres d'echantillon vo1umineux 

Produit Spodumene Fe1dspath 

% % 
Concentre de spodumene 84.2 11.4 

Concentre de fe1dspath Trace 90.8 

Concentre de quartz Trace 1.7 

Matiere magnetique de 
rebut et boues 40.0 45.0 

Concentre 
de quartz 

20.65 

20.45 

19.38 

20.06 

Q,uartz 

% 
4.4 

9.2 

98.3 

15.0 
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Analyses partie1les - Echant1110n volunineux et ses concentres 

~ti~res Li20 Na20 K20 Al203 3102 Fe203 CaO HgO Mn Ti02 

% % % % % % % % % 
Total de 1a 

pegmatite 1.64 5.02 1.47 17.21 73.05 0.23 1.29 0.48 

Concentre de 
spodum~ne 5.86 2.98 0.79 25.34 64.92 0.30 0.23 0.029 0.08 

Concentre de 
feldspath 0.46 9.98 4.06 19.64 67.80 0.034 

Concentre de 
quartz 2.49 95.12 0.01 

Mati~re magne-
tique de rebut 
et boues 2.11 19.42 

Des sondages au diamant effectues sur la propriete 
ont indique la presence de 309,200 tonnes de pegmatite a spo­
dumene; d'autre part, il ressort d'essais d'atelier qu'on 
peut obtenir un concentre de spodumene contenant 20.45 p. 100 
de la pegmatite et 54.9 p. 100 de la lithine totale, et qui 
titrerait 5.86 p. 100 de lithine. En pratique, on traite­
rait de nouveau les fines passant par un tamis de moins de 
200 mailles, les rebuts magn&tiques et les plus propres des 
residus. 

Propriete de la Lithium Corporation (I, 13) 

Les terrains de cette compagnie comprennent les 
lots 31 a 38 du rang II du canton de Figuery. La propriete 
appartient a la Lithium Cor oration of America Incor orated, 
Rand Tower l Minneapolis Minnesota. Les affleuremen~s de 
pegmatite a spodumene se rencontrent dans Ie lot 35, a 11.5 
milles, par route, de la ville d'Amos (YQir figure 1). 

Un petit affleurement contenant du spodumene a ete 
decouvert par M. J. Cyr, d'Amos, en 1947, et Ie spodumene a 
ete reconnu par M. C. Bouvier, d'Amos. Des claims ont ete 
piquetes par un groupe de personnes d'Amos, y compris MM. Cyr 
et Bouvier. 

L'en1evement du terrain de couverture, a l'aide 
d'un bulldozer, a mis a nu de la pegmatite a spodumene en 
cinq endroits (voir figure 5). Apres avoir lave la roche 
mise a nu, on y a perce par sautage neuf trous peu profonds. 
En 1949, M. L. Almond, d'Amos, a envoye au Bureau des mines, 
a Ottawa, un gros echantillon pesant plusieurs centaines de 
livres, pour essais de concentration. M. '.'feber, du minis­
tere des Mines de la province de '1uebec, a donne un aperqu 
des affleurements qu'il a designes du nom de depot de spodu­
mene Bouvier (13). 
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Plus tard, la propriete a ete achetee par la 
Lithium Corporation of America, lncorforated, qui y a fait 
des sondages sur lesquels on n'a pas ournl de renseigne­
ments a l'auteur, mais l'emplacement d'un trou de sonde a 
ete trouve au sud des endroits exposes (voir figure 6). 

D'apres M. Norman (9)~ les roches encaissantes 
sont des schistes a biotite et a staurotide, derives de 
la grauwacke. Aucune de ces roches n'affleure pres des 
endroits exposes. 

Bien que la pegmatite a spodumene soit devenue 
visible en cinq endroits sur une distance de 250 pieds, 
on ne sait pas au juste si c'est la l'indice d'un ou de 
plusieurs amas de pegmatite. Aucune zone de contact de 
la roche encaissante n'est visible, et l'on ignore l'eten­
due, la forme et In position de l'amas ou des amaS. 

11 a ete facile de dresser le plan de deux zones 
de pegmatite, l'une exterieure, composee de plagioclase 
(principalement la variete cleavelandite), de quartz, de 
perthite, de muscovite et de spodumene, et l'autre inte­
rieure, composee de quartz, de spodumane et de perthite 
(voir figures 6 et 7). Leurs lignes de contact sont d'or­
dinaire bien nettes et marquees, par endroits, par des 
rubans etroits, riches en muscovite ou par des agregats 
de muscovite. 

La zone exterieure est composee surtout de pla­
gioclase blanc, a grain fin, dans lequel la cleavelandite 
constitue la variete dominante. Le quartz est gris, et la 
muscovite, d'un vert argente; le grain des deux est fin. 
La perthite blanche se presente en cristaux grossiers ou 
tras grossiers, dont la dimension varie jusqu'a plus de 30 
pouces. Dans une des excavations, les grands axes de ces 
cristaux s'orientent vers le nord. Un examen plus minu­
tieux a fait constater que plusieurs paquets presentant 
l'aspect de cristaux de perthite sont des agregats de pla­
gioclase a grain fin. Le spodumene de cette zone est d'un 
vert clair, habituellement lamellaire dans la plupart des 
endroits et en quantite variable. ~uelques cristaux sont 
devenus partiellement ou totalement vert sombre par altera­
tion. L'intemperisme a altere en brun les surfaces de 
cristaux de spodumene expose. Une partie du spodumene 
porte des veines de quartz ou de cleavelandite ou les deux. 
La grosseur de son grain varie de moins d'un huitieme de 
pouce au minimum a plus de 18 pouces, mais la longueur de 
la plupart des cristaux est inferieure a un pouce. Pres 
de la ligne de contact de la zone interieure, on trouve de 
plus gros cristaux de spodumene, ainsi que du spodumene a 
~rain fin, d~nt la teneur devient d'ordinaire plus riche 
a mesure qu'on s'approche du contact. Par endroits, dans 
cette zone, les cristaux de spodumene ont une orientation 
preferee et leurs grands axes s'orientent de 60 a 65 degres 
vers le nord. La lithiophilite brun rougeatre, a grain 
tras fin, est un mineral accessoire frequent. La tourma­
line a grain tres fin se rencontre par endroits, et l'on a 
trouve quelques grains de molybdenite. 

Le quartz gris, composant qui domine dans la zone 
interieure de ce depot, forme une gangue de spodumene vert 
et des cristaux de perthite blanche. Bien que le spodumene 
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varie jusqu'a 12 pouces de longueur et 3 pouces de largeur, 
la plupart des cristaux mesurent environ 3 pouces sur un 
demi-pouce. Ceux de cette zone sont d'ordinaire prismes 
plutot que lamellaires; leurs faces ont d'habitude des 
stries paralleles au grand axe. Par endroits, ils ont une 
orientation preferee et leurs grands axes s'orientent d'en­
viron 60 degres vers Ie nord. La OU il est altere par 
l'intemperisme, Ie spodumene est brun et quelques-uns des 
cristaux sont veines de quartz. La perthite est d'ordi­
naire idiomorphe et son grain est moyen, mais on a vu des 
cristaux dont la longueur atteint 17 pouces. On a trouve, 
dans cette zone, quelques grains de lithiophilite qui 
cependant n'y est pas aussi abondante que dans la zone 
exterieure. On y a releve des grains noirs, metalliques, 
dont la composition est inconnue, et un agregat de musco­
vite situe pres de la ligne de contact des zones. 

Des mesures ont ete prises afin de determiner la 
quantite de spodumene contenu dans la zone interieure. 
Apres avoir tenu compte de rectifications requises quant 
a la densite, on a calcule la moyenne de pesanteur en spo­
dumene de chaque affleurement de la zone et, enfin, une 
proportion pour l'ensemble de la zone. On a pris les 
chiffres 3.10 comme densite du spodumene et 2.62 comme 
densite des autres mineraux de la pegmatite. La tableau 
suivant donne les resultats de ces mesures. 

Affleurement Superfioie Taux moyen Superficie x 
(pieds carres) de spodumene taux moyen 

1 80 20.51 1,640.80 

2 46 15.00 690.00 

3 358 21.46 7,682.68 

Totaux 484 10,013.48 

La teneur moyenne en spodumene, dans la zone interieure, 

est de 10,~~~.48 = 20.69 p. 100. 

Des epreuves de flottage, de decrepitation et de 
precipitation et flottage ont ete effectuees sur un gros 
echantillon de pegmatite a spodumene extraite de cette pro­
priete par le Service des mines, a Ottawa (1). L'echantil­
Ion contenait du quertz, du spodumene et du feldspath, ainsi 
que de petites quantites de muscovite et de lithiophilite. 
Des cristaux de spodumene, longs d'un demi-pouce a 3 pouces, 
formant 17 p. 100 de l'echantillon, ont titre 6.03 p. 100 
de lithine. Un fragment caracteristique de l'echantillon a 
titre 1.39 p. 100 de lithine. 

Cette pegmatite a ete so\~ise a plusieurs epreuves 
de flottage. Les operations et les resu1tats de 1'epreuve 
qui a donne Ie concentre de 1a meilleure qua1ite ont ete les 
suivants: 

Preparation et traitement. Le minerai a ete broye 
jus~u'a pouvoir passer par un tamis de moins de 20 mai1les, 
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puis Qroye de nouveau dans un tube finisseur a galets, 
dilue de 1 a 1, et nettoye de ses boues. 

Livres par tonne d 'alimentation 

Premier Second Plus Plus Plus Plus 
Reactif' broyage broyage grossier grossier propre propre 

nO 1 nO 2 nO 1 nO 2 

Hydroxy-de de soude 2.0 2.0 - - - -
Acide olSique - - 0.3 0.15 - -
R9actif nO 700 - - 0.3 0.15 - -
Emulsol X-I - - 0.05 0.03 - -
Silicate de soude - - - - 0.75 0.35 

Nota. L'hydroxyde de soude a ete ajoute pour reduire 
l'~cidie (indice pH) et nettoyer Ie spodumene altere. A 1a 
suite du broyage, 69.5 p. 100 du minerai a pu passer par un 
tarois de moins de 200 mai11es, et l'indice pH du minerai 
f10tte etait de 10.2. L'en1evement des boues etait neces­
saire pour e1iminer Ie spodumene finement broye qui enduit 
1es mineraux de gangue et les fait flotter. L'acide oleique 
et Ie react if nO 708 ont servi de co11ecteurs. Les residus 
de 1a cellule nO 1 a minerai plu£ grossier ont ete broyes de 
nouveau, nettoyes de leurs boues et mis dans la cellule nO 2 
a minerai plus grossier. Puis 1es deux concentres plus groB­
siers ont subi un double nettoyage. On estime que Ie cout 
des reactifs est de 25c. par tonne d'alimentation, et celui 
de l'extraction jointe au broyage est evalue a $5 ou $6 par 
tonne. 

Resu1tats de l'epreuve de concentration 

Poids Lithine Repartition 
de 1a lithine 

% % % 
Alimentation 100.0 1.69 (calc.) 100.0 

Concentres de flottage 20.84 5.06 62.3 

Mixtes de f10ttage 16.13 1.29 12.3 

Residus de f10ttage 47.12 0.60 16.7 

Boues 15.91 0.93 8.7 

Nota. La proportion de spodumene recupere en tout 
serait de 68.4 p. 100, si l'on pouvait en recuperer 1a 
moitie dans les mixtes. 

Les operations et les resultats de la meilleure 
des trois epreuves de decrepitation qu'on a fait subir a la 
matiere sont les suivants: 
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Operations 

(1) La matiere a ete ecrasee jusqu'a moins de 1.5 pouce. 

(2) Ce11e qui pouvait passer par un tamis de moins de 55 
mai11es a ete rejetee. 

(3) Ce11e qui pouvait passer par un tamis de plus de 55 
mai11es a ete chauffee pendant une heure et demie a une 
temperature constante de 1,185 degres centigrades. 

(4) Puis e11e a ete p1acee dans un vibrateur, avec 1a 
moitie de son poids en bou1es de caoutchouc, et broyee 
pendant une heure. 

(5) Une fois broyee, el1e a ete crib1ee a travers un tamis 
de 55 mai11es. 

Resultats 

Produit Poids Lithine Repartition 
de la lithine 

% % % 
Alimentation 100.0 1.51 100.0 

- 55 mailles, non grille 0.3 - -
+ 55 mailles, grille 77.1 0.85 41.1 

- 55 mailles, grille 22.5 4.20 58.9 

On a effectue des epreuves de concentration par 
f1ottage-precipitation sur des particu1es de grosseur variee, 
a l'aide d'agents de separation de densites diverses. Les 
operations et 1es resu1tats de l'epreuve faite sur une ma­
tiere grosse de moins d'un pouce et pouvant passer par un 
tamis de plus de 4 mai11es, a l'aide d'un agent de separa­
tion d'une densite dE:' 2.70, ont ete 1es suivants: 

Operations 

(1) La matiere a ete ecrasee jusqu'a une grosseur de moins 
d'un pouce. 

(2) Puis e11e a ete tamis8e et 1a matiere pouvant passer 
par un tamis de moins de 4 mail1es a ete rejetee. 

(3) ~nfin, elle a ete soumise a la concentration par 
flottage-precipitation, a l'aide d'un agent de sepa­
ration d'une densite de 2.70. 
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Resultats 

Produit Poids Lithine Repartition 
de la lithine 

% % % 
Fines de moins de 4 mailles 17.36 2.05 17.05 

Precipitation a 2.70 53.65 2.91 74.68 

Precipitation et fines 71.01 2.70 91.73 

Flottage a 2.70 28.99 0.60 8.27 

Minerai (calcule) 100.0 2.09 100.0 

18 manque de renseignements ne permet pas d'estimer 
la valeur totale de cette propriete. On a presente des pre­
cisions concernant la teneur et les modes de concentration 
du spodumene de la zone interieure. L'auteur estime que, 
dans les circonstances economiques actuelles, il faudrait 
probablement prouver qu'il se trouve une grosse quantite de 
spodumene dans la zone interieure, pour que l'exploitation 
en vue de fabriquer du lithium seulement soit couronnee de 
succes. La plus grande partie de ce mineral ayant un grain 
fin, dans la zone exterieure, il faut probablement se servir 
de methodes d'echantillonnage de prises volumineuses, pour 
en calculer la teneur. Les aftleurements tont croire que la 
teneur en spodumene varie dans cette zone, mais il se peut 
qu'on puisse y extraire de grandes quantites de ce mineral 
en meme temps qu'on en extrait de l'autre zone, car 1a zone 
exterieure l de ta~on genera1e, en contient beaucoup pres des 
endroits ou elle touche l'autre. 

Propriete de la Lithium Exploration (12) 

Cette propriete se compose des lots 56 a 62 du rang 
IX du canton de Lacorne. On trouve de la pegmatite a spodu­
mene dans les lots 59 et 60, auxquels on peut acceder par un 
chemin prive conduisant de la grand route 45 ou par un chemin 
partant de Barraute (voir figure 1). 

A l'origine, M. G. Dumont, de Val-d'Or, a piquete 
des claims dans les lots 55 a 62, pour ~ cbercher de la 
molybdenite. La propriete a ete louee a option a la Sullivan 
Consolidated Mines Limited. En 1942 et 1943, on a enleve les 
terrains de couverture des gites de molybdenite, dans les­
quels des fouilles et des sondages au diamant ont ete execu­
tes. Depuis lors, la Lithium Exploration Company Limited, 
1604 edifice Aldred, Place d'Armes l Montreal, a achete 1a 
propriete. Elle a enleve, ~a et la, le mort-terrain couvrant 
de la pegmatite a spodumene, fait quelques fouilles et fora 
au diamant cinq trous de sonde (voir figure 8). L'auteur a 
effectue un examen hatif des carottes, at la compagnie a mis 
a sa disposition des copies de carnets de sondage et des re­
sultats d'essais faits relativement a des carottes cantenant 
du spodumene. 
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On ne sait pas au juste si les affleurements sont 
l'indice d'un seul amas de pegmatite ou de plusieurs, mais 
l'auteur croit que l'un d'eux peut etre suivi a la trace 
sur une distance de 250 pieds. 11 ressort de sondages au 
diamant que cet amas plonge d'environ 65 degres vers le 
sud. 

11 y a trois zones d'affleurement, l'une de bor­
dure au sud, une zone d'eponte et une zone interieure. Les 
deux premieres etant minces et se presentant seulement par 
endroits, on ne les a pas marquees separement sur le plan 
dresse. La troisiame contient du spodumene d'un contact 
a l'autre. 

La zone de bordure ,. qui est le plus sou vent large 
de moins d'un pouce, se presente seulement en quelques en­
droits. Le grain y est tres fin; elle se compose de feld­
spath blanc et de quartz tantot incolore tantot gris. 

La zone d'eponte se rencontre elle aussi seule­
ment en quelques endroits. Le grain y est tras fin, et la 
largeur de la zone est d'habitude inferieure a un pied. 
Elle se compose de plagioclase blanc ou rose (surtout de 
la cleavelandite), de quartz t~ntot incolore tantot gris 
et, de spodumene vert. 

La plus grande partie de la zone interieure se 
compose de plagioclase, de quartz, de spodumene et de 
perthite. Elle forme le gros de l'amas de pegmatite, 
dans les affleurements comme dans les carottes de sondage 
au diamant, et constitue, semble-t-il, le noyau de la 
pegmatite. L'auteur y a vu quelques petits cristaux de 
beryl, et M. Tremblay a rapporte qu'il s'y trouve de la 
tantalite a colombite (12, p. 75). Le plagioclase est 
blanc, le quartz est gris; tous deux ant un grain fin. 
Le spodumene se presente sous la forme de lattes cristal­
lines tres allongees, la plup~rt d'un grain moyen, mais 
qui peuvent atteindre une longueur de plllS de 8 pouces 
(voir figure 4). La couleur ordinaire du snodumene est 
le vert clair, mais nombre de cristaux sont recouverts 
d'une substance brune, et ceux trouves dans la fouille 
le plus a l'est sont alteres par l'intemperisme en une 
matiere d'un vert sombre. La perthite se presente sous 
la forme de cristaux blancs allonges et d'agregats cris­
tallins, dont le grain est d'habitude grossier, mais qui 
atteignent parfois une longueur de plu.s de 24 pouces. Les 
cristaux de spodumene comme ceux de perthite sont orientes 
de fa~on que leurs grands axes sont a peu pres perpendicu­
laires aux epontes de la pegmatite. 

Pour essayer d'evaluer la teneur en spodumene de 
la pegmatite, on a mesure les cristaux de spodumene exposes 
a travers des coupes affleurantes. La plupart des mesures 
portaient sur les epontes perpendiculaires aux grands axes 
des cristaux, dans un plan parallele a ces axes. En outre, 
on a pris des mesures dans un plan perpendiculaire aces 
axes, sur un grand affleurement de spodumene, en forme de 
dome. Le tableau suivant donne les resultats des mesures 
prises sur sept affleurements. 
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Superficie Pourcentage 
Aff1eurementl POurcentage de spodum~ne affleurante )( 

au poids, mesurage moyen en pieds superficie 
carres 

Plan perpendicu- Plan parallUe 
lairs aux grands aux grands axes 
axes de criBtaux cie cristaux 

1 17.50 

19.99 1,100 21,989 

2 22.84 72 1,644 

3 15.68 68 1,066 

4 15.28 64 978 

5 21.75 80 1,740 

6 15.84 50 792 

7 20.32 100 2,032 

Totaux 1,534 30.241 

30,241 
Teneur moyenne en spodum~ne" 1,534 = 19.71 p. 100 

1 les ca1culs sont bases Bur les chiffres 3.1 pris comme densite du 
spodum~ne et 2.62 pris comme densite du reste de la pegmatite. 

D'apres les teneurs de carottes en sondage au dia­
mant et des essais, on a calcule que la teneur moyenne en 
spodumene contenu dans les echantillons de pegmatite prele­
ves dans les quatre trous de sonde fores dans les affleure­
ments ou aux environs, s'eleve a 20.32 p. 100. On ne sait 
pas quelle est la teneur en oxyde de lithium des cristaux de 
spodumene l mais les calculs sont bases sur la teneur moyenne 
en spodumene, soit 6.94 p. 100. 

La pegmatite a spodumene de cette propriete res­
semble a celIe de la propriete de la Lacorne Lithium. Q.uatre 
des trous de sondage au diamant etaient des trous peu pro­
fonds, fores dans les affleurements ou aux environs, pour en 
prelever des echantillons. Le cinquieme trou a fait recouper 
en profondeur un filon de pegmat,ite a spodumene, laquelle 
ressemblait en tout point a celle que les trous peu profonds 
ont permis de recouper. La delimitation de l'etendue de 
l'amas ou des amas de pegmatite exige qu'on fasse de plus 
nombreux sondages, avant qu'il soit possible d'en evaluer 
le volume. L'auteur croit qu'on peut reconnaltre par son­
dage la presence de gros amas. 
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PERSPECTIVES ECONOMIQ,OES 

11 est probable que de nouveaux sondages au dia­
mant reve1eront 1a presence d'un volume bien plus fort de 
pegmatite contenant de 15 a 20 p. 100 en spodumane recou­
vrab1e. Les pegmatites qui contiennent du spodumane presque 
d'une eponte a l'autre meritent notamment d'etre mieux re­
connues, au cas de conditions economiques favorab1es. 

II ressort d'essais pre1iminaires de concentration 
qu'on pourrait obtenir un conoentri de spodumene repondant 
aux conditions de vente prescrites. Au moyen de procedes 

1 Les prix faits pour 1e spodumene sont bases sur une 
teneur de 6 p. 100 en oxyde de lithium. 

de f1ottage, i1 serait possible d'obtenir aussi des concen­
tres de feldspath et de quartz. Au moyen du procede de 1a 
decrepitation, on pourrait extra ire du lithium metallique 
en emp10yant, dans 1a marche d~s operations (5), un mode de 
1essivage du minerai a l'acide. On estime que 1a decrepi-

2 Ce procede a fait l'objet d'une demande de brevet 
canadien le 8 decembre 1950. 

tation comme 1e lessivage sont des procedes relativement 
peu couteux. 

L'avenir economique depend essentiellement des 
ebouches envisages. Une demande toujours plus forte de 
lithium et de ses composes est prevue dans l'annonce faite 
par la Defense Production Administration des Etats-Unis, 
selon laque11e 1e but vise est d'accroitre la quantite de 
composes du lithium fabriques (6). On ne dispose pas de 
renseignements touchant la demande de lithium et de composes 
du lithium au Canada. Le concentre de feldspath extrait, 
dans la region de Preissac-Lacorne, de pegmatite a spodu­
mene, serait blanc, a teneur extraordinairement basse en 
oxydes de fer et a haute teneur en soude. 11 pourrait ser­
vir a fabriquer du verre et des produits de nettoyage, ainsi 
que des melanges speciaux n'exigeant que tras peu de fer. 

La region de Preissac-Lacorne est tras eloignee 
des marches. Le tarif de transport ferroviaire de roche 
pu1verisee et ensachee, par voituree, est le suivant: 
d'Amos (Quebec) a Toronto (Ontario), 44c. par 100 1ivres; 
d'Amos a Montreal (~uebec), 33c. par 100 1ivres. Ce tarif 
depend d'ententes basees sur la valeur et la quantite de 
1a roche a expedier. 

On ne possade que tras peu de renseignements 
sur 1e prix de revient du minerai de spodumene extrait 
et traite. Le cout de l'extraction de la pegmatite a 
spodumane tiree de la propriete de la Lithium Corporation, 
augmente du cout de son enrichissement par flottage, a 
ete eva1ue a $5 ou $6 1a tonne de minerai traite (1). On 
croit que 1e traitement du concentre de spodumene par 1a 
decrepitation serait relativement peu couteux. 8i l'on se 
met donc a exploiter de la pegmatite a spodumene dans 1a 
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reg~on, il conviendrait d'etudier la question de fabriquer 
du lithium et des composes du lithium sur place, en trai­
tant le minerai par la decrepitation et par le lessivage 
a l'acide. 

D'apres l'auteur, a moins qu'on ne decouvre des 
gites de beryl plus grands et a ~lus haute teneur, il fau­
drait extraire du feldspath en meme temps que du beryl 
pour qu'une entreprise miniere notable puisse faire ses 
frais. Le plus gros du beryl de la region se rencontre 
dans de la pegmatite a guartz, ainsi quIa perthite, d'un 
grain tantot moyen tantot tres grossier et, en general, 
blanche. 
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Figure 2 

Croquis d1un specimen de pegmatite, tire du lot 28, 
rang 1, canton de Figuery, montrant la presence de 
cristaux de beryl au contact de la pegmatite ~ quartz 
et cleavelandite (lignes horizontales) avec la 
pegmatite ~ quartz et perthlte (lignes obliques). 
Remarquer que cette derni~re contient la plupart 
des gros cristaux. Un neuvi~me de la grandeur 
naturelle. 
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Figure 3 

Croquis d 'un specimen de pegmatite ~ spodum~ne, 
tire de la propriete de la lacoroe Lithiwn. 
Remarquer l'orientation parall~le des cristaux 
de spodum~ne dans une gangue de feldspath et de 
quartz. Les deux tiers de la grandeur naturelle. 
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Figure 4 

Croquis d 'un specimen tire de la propriete de 
la Lithium Exploration, montrant l'orientation 
parall~le des cristaux de spodum~ne dans de la 
pegmatite ~ perthite, spodum~ne, quartz et 
pl~gioclase. Les deux tiers de la grandeur 
naturelle. 



Figure 7 

Croquis d 'un specimen tire de la propriet9 de 
la Lithium Corporation, montrant de la pegmatite 
~ cleavelandite (A) at spodum~ne (B), en contact 
avec de lapegmatite~spodum~ne (B) etquartz (C). 
Le contact est bien marque. Les deux sections se 
partagent deux des cristaux de spodum~ne. Les 
deux tiers de la grandeur naturelle. 
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