This document was produced
by scanning the original publication.

Ce document est le produit d'une
numérisation par balayage
de la publication originale.

CANADA

MINISTERE DES MINES ET DES RELEVES TECHNIQUES

COMMISSION GEOLOGIQUE DU CANADA

ETUDE 53-3

GITES DE BERYLLIUM ET DE LITHIUM PEGMATITIQUES,
REGION DE PREISSAC-LACORNE, COMTE D’ABITIBI,
QUEBEC

par
M. Robert B. Rowe

OTTAWA
1955

Prix, 50 cents


moneill
regular black


CANADA

MINISTERE DES MINES ET DES RELEVES TECHNIQUES

COMMISSION GEOLOGIQUE DU CANADA
Etude 53-3

GITES DE BERYLLIUM ET DE LITHIUM PEGMATITIQUES,
REGION DE PREISSAC-LACORNE, COMTE D'ABITIBI,

QUEBEC

par

M. Robert B. Rowe

OTTAWA
1955



TABLE DES MATIERES

Page
Introduection .......... et er e ciseseacann 1
PARTIE I
Géologie d'ensemble ........... e ceeeee 2
Apergu ...... ceeereeneann teeeisscasensstnenann 2
Tableau des formations ........ e e 2
Description des formations .......... ceensaans 4
PARTIE II
Pegmatites ..ottt ittt 7
Apergu ...... Ceeeeaiaes et e e ittt 7
Caractéres g6NérauX ........eeeeneneesn Cecesas 7
Gites et répartition ...... .t 7
Répartition régionale en zones ........... .o 7
Dimensions et fOrmesS .....veveeivesnnonsann . 8
Action de la structure externe ............. 9
Structure interne ........... secsssene e 9
Apergu ........... et s ccicete e . 9
Pegmatites a béryl .. ..., cetsesaas . 11
Pogmatites & sSpoduméne .............. vaeos 11
Autres caractéres ........... [P cesnas . 11
Minéralogie ..... et Ce ettt 12
Principaux éléments mineraux des roches ..... . 12
Feldspaths ..v.ieeivrvninenrnonns S he s e 12
uartz ...... sisesnse Ce e Cee e 12
Muscovite ...... [P Cebes et e 13
Minéraux de valeur economique ................ 13
Béryl ...... e ceveasecans et 13
Spoduméne ........... e e sttt 13
Autres minéraux ....... e N et 14
Origine ......... e e e e e ettt e 14
PARTIE 111
Description des propriétés ...... Cetecsres e 16
Apergu ...l 16
Béryllium ..vuvvenrnrnnnnanas ettt . 16
Propriété Heroux Gamache Mass1cotte ........ 186
Lithium ..... et e sestceses s s asecaaus o s . 20
Propriété de la Lgcorne Lithium ............ 20
Propriété de la Lithium Corporation ........ 24
Propriété de la Lithium Exploration ........ 29
Perspectives économigues ........c.ieuivennnnann 32

Bibliographie ......... Cesicereeraraanaes ceeaaas 34



Figure

Illustrations

Carte de la région du batholithe de
Preissac-Lacorne, montrant des venues
de minéraux & béryllium, columbium et
tantale, lithium et molybdéne ...... .. En pochette

Croquis d'un spécimen de pegmatite, tiré
du canton de Figuery, montrant la pré-
sence de cristaux de béryl ........... 35

Croquis d'un spécimen de pegmatite a
spodunéne, tiré de la propriété de la
Lacorne Lithium ...ievevenenn e e . 36

Croquis d'un spécimen de pegmatite a
spodumene, tiré de la propriété de la
Lithium Exploration ......c.ovivevunn 37

Plan géologique des venues probables
de béryl, propriété Héroux-Gamache-
Massicotte ............. e .. En pochette

Plan géologique d'affleurements con-
tenant de la pegmatite & spoduméne,
propriété de la Lithium Corporation .. En pochette

Croquis 4'un spécimen de pegmatites 2
spoduméne, tiré de la propriété de la
Lithium Corporation of America ....... 38

Plan géologique d'affleurements con-
tenant de la pegmatite & spoduméne,
propriété de la Lithium Exploration .. En pochette




GITES DE BERYLLIUM ET DE LITHIUM PEGMATITIQUES,
REGION DE PREISSAC-LACORNE (P.Q.)

AINTRODUCTION

La région de Preissac-Lacorne, qui fait l'objet
du présent rapport, comprend les cantons de Preissac,
La Motte et Lacorne, ainsi que des parties limitrophes
formées par les cantons de Villemontel, Figuery, Landrienne,
Fiedmont et Vassan, comté d'Abitibi (P.Q.). La plus grande
partie de la réglon est couverte de nombreux chemins (voir
figure 1),

On y rencontre des pegmatites contenant des miné-
raux a béryllium, a tantale et columbium, et & lithium, des
filons de molybdénite et de bismuth, ainsi que des propriétés
& gites probables d'or et de métaux communs. On y a produit
des concentrés de molybdénite comme de bismuth. Depuis quel-
ques années, les pegmatites riches en lithium sont 1l'obhjet
d'un vif intérét.

MM. Norman (10)1 et Tremblay (12) ont fait la

l1es chiffres entre parenthéses renvoient & la biblio-
graphie présentée & la rfin du rapport.

description des pegmatites et des filoms. La présente étude,
effectuée au cours de juin et juillet 1952, visait & faire
des recherches minutieuses dans quelques-uns des plus gros
gites de béryllium et de lithium.

L'auteur remercie, a propos des renseignements
fournis au sujet des glites, MM. C. Bouvier, d'Amos, K.R.
Dawson, de la Commission géologique du Canada, D.R. Derry,
de la Ventures Limited, A.S. MacLaren, de la Commission
géologique du Canada, et P.F. Massicotte, de Val-d'Or.
M. J.R. Magny, d'Amos, a blen voulu permettre a 1l'auteur
d'emprunter son chemin privé conduisant au lac Lortie.
M. J.R. Nixon a fourni a l'auteur une aide trés habile
sur le terrain.

la premiére des trois parties du rapport traite
de la géologie générale de la région, et la deuxiéme, des
pegmatites qui s'y trouvent. La troisiéme déerit minutieu-
sement une propriété a gite probable de béryllium et trois
propriétés a4 gite probable de lithium. Une partie de deux
de ces derniéres, qui contient des pegmatites a béryl et
des pegmatites a spoduméne, a été cartographiée par levé
& la planchette, & ltéchelle de 20 pieds au pouce.

Les termes techniques appliqués aux pegmatites
dans le présent rapport sont ceux qu'a fixés le Geological
Survey des Ktats-Unis & la suite d'études sur les pegmatites,
effectuées au cours de la deuxiéme guerre mondiale. Ils ont
6té expliqués par MM. Cameron, Johns, McNair et Page (2). Il
en est briévement fait mention au chapitre de la structure
interne, dans le présent rapport.



PARTIE I

GROLOGIE D'ENSEMBLE

APERGU

Les roches consolidées de la région appartien-
nent a l'ére précambrienne.. Ce sont des roches méta-
volcaniques, des roches méta-sédimentaires, et des roches
plutoniques en amas les uns grands les autres petits, et
allant des roches acides aux roches ultra-basiques. Celles
qui abondent le plus sont les roches plutoniques, les
unes acides les autres intermédiaires, qui ont envahi les
- roches méta-volcaniques, les roches méta-sédimentaires
et les roches ultra-basiques altérées et fortement plis-
sées., Elles comprennent le batholithe de Preissac-Lacorne
ainsi que les pegmatites, aplites et filons de quartz
asgociés. Les pegmatites se présentent dans les roches
plutoniques acides ou intermédiaires et, prés de la zone
de contact de ces derniéres, dans les roches métamorphi-
ques. La plupart des descriptions des formations ont été
extraites dfun rapport de M. Tremblay (12).

TABLEAU DES FORMATIONS

Ere Epoque Groupe Lithologie
Cénbzoﬂque Plgistocéne Gravier, dépdts
morainiques,

sable, argile

Discordance

Protérozolque| EKeweenavien (?) Gabbro, gabbro a
quartz, gabbro a
olivine; diabase
partielle

Contact par intrusion




Contact par intrusion

Archéenne

Postérieure
au
Témiscamien

Roches granitiques
a microcline:
amphibolite,
monzonite &
hornblende,
granodiorite a
hornblende et
biotite, granite
& muscovite,
pegmatites

Roches granitiques
a albite: granite
a albite, granite
porphyrique,
granite micro-
lithique

Postérieur
au
Témiscamien

Dykes dtalbitite
a quartz
Porphyre & feldspath
et quartz
Diorite quartzifére
Amphibolite intrusive
Péridotite

Con

tact par intrusion

Keewatin
et (?)
Témiscamien

Groupe de
Kewagama (?)

Groupe de
Kewagama
Groupe de
Malartic

Gyauwacke et schiste
a biotite dérivé;
conglomérat

Schiste & biotite

Amphiboloschiste,
amphiboloschiste
a biotite; un peu
de grauwacke

Keewatin

Groupe de
Kinojevis

Basalte; andésite;
dacite; rhyolite
secondaire,
trachyte et
roches pyroclas-
tiques; un peu
d'amphiboloschiste
dérivé
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DESCRIPTION DES FORMATIONS

Le groupe de Kinojevis est, semble-t-il, le plus
ancien des groupes de la région; il consiste en roches méta-
volcaniques qui, & 1l'origine, étaient des coulées de lave
basique ou intermédiaire, avec intercalation de coulées
secondaires de rhyolite et de trachyte et de matiéres
pyroclastiques.

Celles des roches méta-volcaniques qui sont
basiques ou intermédiaires prennent, par l!'intempérisme,
une couleur vert clair ou vert sombre, et présentent une
structure ellipsofdale ou amygdaloide par endroits; leur
texture varie et elles sont presque partout schisteuses.

A leur contact avec le batholithe de Preissac-Lacorne, elles
sont complétement recristallisées sous forme d‘'amphibolo-
schiste et d'amphibolite. Le microscope révéle qu'elles se
composent de quantités variables de chlorite, d'épidote, de
feldspaths, de quartz, d'amphibole actinolithique, de car-
bonates, de muscovite, de biotite, de pyrite, d'ilménite,
de leucoxéne, de titanite, de tourmaline, d'apatite et de
rutile, surtout des quatre premiers de ces minéraux, en
général. Par endroits, ces roches sont trés carbonatées.
Calles qui so.at recristallisées se composent surtout de
hornblende, de feldspath, d'épidote et de quartz.

Les roches méta-volcaniques acides ont un grain
fin; elles sont porphyriques par endroits et s'altérent en
blanc par l'intempérisme. Vues en lames minces, elles pa-
raissent se composer surtout de quartz, de feldspath, de
chlorite et de biotite, les minéraux accessoires étant
1tapatite, les oxydes de fer et les carbonates.

Le groupe de Malartic se compose de roches primi-
tivement basiques et volcaniques: amphibolite, amphibolo-
schiste et amphiboloschiste a biotite. Comme celles du
groupe de Kinojevis, elles représentent peut-étre une répé-
tition des mémes formations due & des plissements ou a des
failles. @Par endroits, elles ont une structure ellipsofdale.
On a déerit l'amphiboloschiste comme étant une roche & grain
fin et dtun vert sombre; dans les spécimens macroscopiques,
on peut distinguer de la hornblende, du quartz et du feld-
spath. Le microscope révédle que cette roche est d'un age
trés récent, dénotant une recristallisation compléte, et
qu'elle se compose de hornblende, de quartz et de feldspath,
avec de petites quantités d'épidote, de titanite, d'apatite,
de pyrite, de biotite, de zircon, de chlorite, de séricite
et de limomite. La hornblende domine et ses cristaux sont
d'ordinaire orientés.

Le groupe de Kewagama se compose de schiste a
biotite et & quartz, de schiste & biotite et de schiste i
staurotide, roches qui dérivent, suppose-t-on, de la grau-
wacke, ILe schiste a biotite et & quartz du canton de
Lacorne est d'un grain tantdt fin tantdt moyen, cristal-
lophyllien, gris ou gris bleuatre, et s'altere en brun par
l'intempérisme. Dans les spécimens macroscopiques, on peut
distinguer de la biotite, du quartz et du feldspath. En
lemes minces, on distingue de la chlorite, de 1l'épidote, du
zircon, de la muscovite, de l'apatite, des oxydes de fer,
de la séricite et du grenat.
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Une grande quantité de péridotite altérée se
rencontre sous forme de bandes dans l'ouest de la région
et en lentilles dans les roches méta-volcaniques de
Kinojevis. D'aprds M., Norman (9, pages 2 et 3), la
peridotlte altérée, dans la plupart des affleurements,
ressemble & la roche verte en amas, mais le talc qu'elle
contient la rend plus tendre que cette roche, des "couches"
de trémolite donnent un caractére particulier & sa surface
et sa structure se présente d'ordinaire en "lamelles". Ia
forme des couches est, par endroits, presque ellipsofdale.
La roche s'altére par l'intempérisme en brun, mauve, gris
ou vert et sa surface récente est d'une couleur sombre.
En lames minces, on constate qu'elle se compose de fibres
de trémolite enveloppées dans une gangue de chlorite et de
serpentine ou de tale, ainsi que de calcite, dtoxydes de
fer et de pyrite en petites quantités. M. Tremblay (12, p.19)
a relevé la présence d'augite dans une lame mince. D'apreés
lui, les oxydes de fer disséminés dans la roche dénoteraient
qu'un composant original important de cette derniére était
1tolivine.

Des roches plutoniques allant de la péridotite au
granite sont intrusives dans les roches décrites ci-dessus
et font 1'objet d'un exposé complet de M. Tremblay (12, pages
18 & 63). Cependant, le batholithe de Preissac- Lacorne sera
décrit parce qu'il présente des rapports avec les gltes
pegmatitiques minéralisés.

Le batholithe de Preissac-Lacorne, composé surtout
de roches granitiques et syénitiques, occupe la plus grande
partie des cantons de Preissac, La Motte et Lacorne, et des
parties limitrophes formées par les cantons de Vassan,
Fiedmont, Villemontel et Figuery (voir figure 1l). Il s'étend
de 1l'est & l'ouest sur une longueur de plus de 30 milles,
et sa largeur moyenne est de 12 & 14 milles. Il s'allonge
presque parallélement aux axes des plis de la région.

M. Gussow (7) a réparti les roches du batholithe
en deux types distincts: 1la granodiorite a hornblende et
le leucogranite a muscovite grenatifére. D'aprés M. Norman
(9, p. 3), elles formeraient un groupe de granite, grano-
diorite, syénite et diorite, qui s'est probablement diffé-
rencié successivement d'un magma commun. A la page 3, il
éorit que l'ége des composants du groupe différe, les roches
siliceuses étant plus récentes que les autres. M. Tremblay
(12, p. 30) distingue six types principaux de roches: la
monzonite a hornblende, la granodiorite & hornblende et a
biotite, 1l'amphibolite, la granodiorite a biotite, le
granite a muscovite et les roches pegmatltiques. On estime
que la granodiorite & hornblende et & biotite représente un
stade d'altération de la monzonite & hornblende par action
aquo-ignée, et 1l'on croit que l'amphibolite s'est différen-
ciée, comme roche basique, de la monzonite, en ayant proba-
blement été séparée en profondeur avant l'injection. On
considére que la granodiorite a biotite s'est différenciée
du granite & muscovite aprés l'injection.

La monzonite & hornblende et la granodiorite a
hornblende et a biotite sont grises sur des surfaces ré-
centes, et grises ou blanc grisatre aux endroits ol elles
sont altérées par l'intempérisme. En général, la grosseur
moyenne du grain est de 2 mm., mals le facies porphyrique



marginal se rencontre par endroits. Ces roches sont carac-
térisées par de grands cristaux de titanite, d'un rouge
brunatre. M. Tremblay (12, p. 32) a décomposé ainsi leur
teneur moyenne en minéraux:

Monzonite a Granodiorite a
hornblende hornblende et biotite

% %
Plagioclase 41.0 52.0
Feldspath-K 22.0 10.0
Quartz 2.5 15.0
Hornblende 34.0 15.0
fpidote 0.5 4.0
Biotite 3.5
Chlorite : 0.5

.

La granodiorite a biotite s'altére en blanc par
l'intempérisme. Son grain est plus fin que celuil de la
monzonite a hornblende et du granite & muscovite. Ia
plupart des paillettes de biotite sont paralléles les unes
aux autres. En lame mince on constate que cette roche se
compose des minéraux suivants:

Oligoclase ..... sessessane .. O4
Microcline ......vieivennnnns S
QUArtzZ . ii it it i 27
Biotite ....... . it ... 10
Bpidote ......... e 2
Chlorite ....iiiveveenanns N 1
Muscovite .....ccviiviiiiiin . 0
Magnétite & titanite ........ 0

OO OOO0OOO0O

Le granite a muscovite est d'ordinaire blanc, mais
par endroits, il est rougeatre. Dans les spécimens macro-
scopiques, on peut distinguer du quartz, des feldspaths, des
micas et du grenat rouge. La grosseur moyenne du grain est
de 3 mm. sur 6. Le grenat, les oxydes de fer, l'apatite,
1'épidote, la titanite et le zircon sont les minéraux acces-
soires, la chlorite, la séricite et le kaolin, les minéraux
secondaires. Au microscope, on constate que la composition
minérale moyenne est la suivante:

%
Albite ..o iiiii i, .o 40.0
Microcline ...veeevecenns cee. 24,0
Quartz ... i i i i i e 31.0
Minéraux ferromagnésiens et
accessoires (surtout la
muscovite) ...ieeeiienns “es 5.0

M. K.R. Dawson, de la Commission géologijue, est
en train de faire une étude approfondie du batholithe de
Preissac-Lacorne.



PARTIE IX
PEGMATITES

APERGU

Dans la région se rencontrent de nombreuses
Qegmatites granitiques, associées dans l'espace, et peut-
eétre génésiquement, au batholithe de Preissac-Lacorne.
Certaines d'entre elles contiennent un ou plusieurs des
minéraux suivants: béryl, tantalite & columbite, molyb-
dénite et spoduméne. Les pegmatites affleurent assez peu,
excepté celles qui se trouvent sur des arétes de granite.

Les pegmatites contenant les plus fortes agglo-
mérations de béryl et de spoduméne sont celles de zones
intérieures, sauf peut-étre les pegmatites & spoduméne
des terrains de la société Lacorne Lithium Mines.

CARACTERES GENERAUX

Gites et répartition

Les pegmatites granitiques, les pegmatites grani-
tiques riches en lithium, les filons de quartz feldspathique
et les filons de quartz sont associés dans l'espace, et
peut-8tre génésiquement, avec le batholithe de Preissac-
Lacorne. Les pegmatites et les veines se rencontrent dans
les roches de ce batholithe comme dans les roches méta-
morphiques adjacentes; elles abondent surtout prés de la
zone de contact.

La plupart des pegmatites connues qui contiennent
du béryl, de la tantalite a columbite ou du spoduméne
forment deux bandes séparées (voir figure 1). La premiére
g'étend le long de la zone de contact nord du batholithe et
contient plusieurs pegmatites riches en lithium, y compris
celles qui sont décrites minutieusement dans le présent
rapport. La seconde s'étend de ladite zone jusqutau sud du
lac Lusignan exactement et repose précisément & l'est du
lac Okikeska, Elle contient le glte probable de béryllium,
décrit minutieusement dans le présent rapport.

Répartition régionale en zones

MM. Norman (10) et Tremblay (12) ont relevé la
répartition régionale en zones de pegmatites et de filoms
autour du batholithe de Preissac-Lacorne.

M. Norman a esquissé la répartition régionale en
zones autour de la partie ouest du batholithe. Selon 1lui,
les pegmatites contenant du béryl et de la tantalite a
¢olumbite se rencontrent plus souvent prés de la bordure
du batholithe, tandis que celles a spoduméne Se trouvent &
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ltextérieur du batholithe. Les filons de quartz a molyb-
dénite et ceux de quartz feldspathique se présentent prés
de la zone de contact du batholithe avec les roches encais-
santes, plutoniques comme métamorphiques.

M. Tremblay (12, p. 72) admet qu'il y a une ré-
partition en zones autour du batholithe, spécialement dans
le cas du granite a muscovite du canton de Lacorne. ILes
pegmatltes a béryl se rencontrent dans la zone centrale,
celles & spoduméne, dans la zone intermédiaire, et les
filons de molybdénite, dans la zone extérieure.

Il y a des exceptions aux formations zonaires
dont MM. Norman et Tremblay ont esquissé la répartition.
Les pegmatites a spoduméne qu'on trouve dans le lot 12,
rang II, et le lot 40, rang I du canton de Figuery reposent
dans le massif granlthue de La Motte. On a vu qu'il y a
une pegmatite & spodumdne dans le lot 13, rang IX du canton
de Lacorne; elle se trouve dans la zone que M. Tremblay
appelle la zone du béryl.

En général, il semble que les plus grosses agglo-
mérations de béryl se rencontrent dans les pegmatites de
ltintérieur du batholithe, tandis que le spoduméne se
trouve dans les pegmatites en dedans du batholithe, prés
de la zone de contact, et dans les roches métamorphiques
adjacentes a ce contact.

La teneur des pegmatites en feldspath potassique
est variable elle aussi. Les pegmatites qui contiennent
les plus grosses agglomérations de béryl ont une plus forte
teneur en feldspath potassique que celles a agglomérations
maxima de spoduméne.

La figure 1 montre les endroits ol se trouvent
des pegmatites et des filons contenant un ou plusieurs des
mlneraux suivants: béryl, tantalite a columbite, minéraux
a lithium, et molybdenlte. Elle indique 1la présence de
trois zones locales: une de béryl accompagne de pegmatites
contenant du béryl mais pas de minéraux a lithium, une de
minéraux a lithium comprenant toutes les pegmatites qui en
contiennent et une de molybdénite, renfermant des filons
a molybdenlte.

Dimensions et formes

La longueur des amas de pegmatites varie jusqu'a
environ 1,000 pieds, et leur largeur, jusqu'a 200 pieds.
Beaucoup d' entre eux affleurant dans assez peu d'endroits,
on ne peut évaluer leurs dimensions moyennes. La largeur
moyenne de tous ceux examinés par l'auteur est de 20 pieds
ou moinsg. M, Tremblay (12, pages 42 et 43) a relevé que
les pegmatites centrales du batholithe ou celles des roches
métamorphiques voisines du centre ont une forme réguliére
et un contact bien marqué avec la roche encaissante, tandis
que celles de l'intérieur du batholithe, mais voisines du
contact, ont une forme irréguliére et se fondent graduelle-
ment dans la roche encaissante. Les pegmatites ayant unse
valeur économique sont tabulaires ou platement lenticu-
laires et leur contact est bien marqué.
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Action de la structure externe

Une étude approfondie des amas de pegmatites
horizontales et inclinées du canton de Lacorne, faite par
M. Tremblay (12, p. 42), fait cr01re que ces amas ont des
caractéres structuraux apparentés & ceux qui caractérisent
le batholithe de Preissac-Lacorne. Prés des zones de
contact de roches métamorphiques et de granites a musco-
vite ou de monzonite a hornblendee les pegmatites sont
goit paralldles a ces zones soit a angle droit avec elles,
ce qui fait croire que leur intrusion dépendalt de la
présence de joints longitudinaux et transversaux., Leur
orientation au sein dqu batholithe dénote aussi, croit-on,
un état de dépendance a 1l'égard de réseaux de joints.

M. Tremblay (p. 72) a relevé que les plus gros amas de
pegmatites paraissent s'étre déposés dans des terrains
trés fracturés, & proximité des contacts du batholithe,
observation qui semble valable surtout dans le cas de
certains dépots de spoduméne. Il ressort de sondages au
diamant que les pegmatites riches en spoduméne, situees
au sud du lac Lortie et du lac Roy, s'inclinent de 40 a
65 degrés vers le sud et sont presque paralléles avec les
contacts du batholithe. Il se peut que leur structure
dépende de joints longitudinaux ou de cassures marginales
ou de chevauchements marginaux.

Structure interne

Apergu

Les pegmatites granitiques peuvent se diviser
en deux groupes: celui des simples agrégats de quartz,
de feldspath et de minéraux accessoires, difficiles a
répartir en éléments opposés au point de vue de leur com-
position minéralogique ou de leur texture ou des deux, et
celul des agrégats complexes de quartz, de feldspath ot
de minéraux accessoires, faciles a répartir en éléments
de ce genre.

L'analyse primaire d'une pegmatite complexe se
fait d'aprés sa structure interne. On peut distinguer
trois catégorles d'éléments structuraux, d'apres leurs
caractéres, ainsi qu'il suit:

(1) Ceux qui comblent des cassures sont géné-
ralement tabulaires et remplissent ces cassures dans une
pegmatite déja consolidée.

(2) Ceux qui sont des amas de substitution et
proviennent essentiellement du remplacement d'une pegmatite
préexistante, que des phénoménes aient influé manifestement
ou non sur leur structure.

(3) Ceux qui sont zonés et forment des enveloppes
concentriques, completes ou incomplétes, dont la forme ou la
structure ressemble d'ordinaire a celles de l'amas de pegma-
tite et qui, a 1'état de perfection, sont concentriques
autour d'une zone centrale ou d'un noyau. Quelques é1lé-
ments concentriques ne sont pas zonés, mais appartiennent a
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lt'une des deux autres catégories., Les zones incomplétes
forment des lentilles, des amas en forme dtauge ou de
capuchon, ou des chapelets de lentilles.

Le contact entre ces éléments peut former une
aréte vive gqu'on dirait coupée au couteau, ou former gra-
duellement une limite, mais il est rare que cela se pro-
duise si graduellement qu'on ne puisse délimiter le contact.

Les éléments zonés sont la plus importante des
trois catégories au point de vue du volume et de la waleur
économique. Dans la plupart d'entre eux, il y a une ou
plusieurs zones incomplétes, formant des coques, des len-
tilles ou des chapelets de lentilles, des amas en forme de
tuyau, d'auge ou de capuchon, ou des amas plus irréguliers.
Parfois, deux ou plusieurs zones s'unissent en direction ou
plongent de faqon a former un tout dont les minéraux sont
semblables & la plupart de ceux des zones unies: c'est ce
qu'on appelle un "télescopage".

Les zones sont classées en (a) zones faisant
limite; (b) zones d'épontes; (c) zones intermédiaires, et
{(d) zones centrales ou noyaux. La premiére est la zone
extérieure d'une pegmatite, la suivante est celle qui forme
les épontes, tandis que les autres situées entre cette der-
niere et le noyau sont les zones intermédiaires. Ces di-
verses zones ne se trouvent parfois pas toutes dans des
pegmatites zonées; c'est ainsi que beaucoup d'entre elles,
n'ayant pas de zones intermédiaires, sont composées de la
zone failsant limite, de celle d'épontes et du noyau. De
plus, les affleurements ne peuvent donner une idée exacte
de la structure interne d'un amas de pegmatite granitique,
car il se peut que certaines zones manquent, du fait de
1'érosion subie & ce niveau.

Les principaux minéraux de chaque élément pegma-
titique sont désignés dans l'appellation de ce dernier et
énumérés dans l'ordre de leur quantité décroissante. Ex-
emple: 1la pegmatite & quartz, a cleavelandite et & musco-
vite. En général, les minéraux accessoires ne sont énumérés
que lorsqu'ils ont une valeur économique.

Vu que l'adjectif "pegmatitique" est impropre a
qualifier la texture de chaque minéral englobé dans un amas
de pegmatite, le présent rapport est basé sur le classement
suivant, dont les termes sont d'un emploi ecourant:

Terme technique Grosseur meximum des cristaux

(en pouces)

A grain trés fin ............. . %

A grain fin ..... e $al

A grain moyen ........c.ci0000.n laa4

A grain grogsier .............. 4 4 12
+

A grain trés grossier ......... 12

On renvoie quiconque veut lire des ouvrages tral-
tant plus & fond de la structure interne, a une monographie
de MM. Cameron, Jahns, McNair et Page (25 ou a un rapport
précédent de l'auteur (11).
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Pegmatites a béryl

Les pegmatites de la région les plus riches en
béryl sont caractérisées par la structure interne. La
plupart dtentre elles contiennent une zone faisant limite
et des coques, mais quelques-unes se composent d'une zone
faisant limite, d'une zone d'épontes et d'un noyau. L'en-
semble de la premiére zone est formé de perthite, de quartz
et de plagioclase, aonompagnes ou non de muscov1te et de
grenat. Le grain y est de trés fin a moyen. Les coques et
les zones d'épontes sont formées de quartz et de perthite
allant du grain moyen au grain trés grossier. Les noyaux
sont constitués de quartz compact.

Pegmatites & spoduméne

Toutes les pegmatites & spoduméne de la région,
que l'auteur a examinées, sont caractérisées par la struc-
ture interne, sauf peut-8tre les pegmatites situées dans le
terrain de la société Lacorne Lithium Mines et dont plu-
sleurs contiennent une zone faisant limite, une zone 4r'é-
pontes et un noyau apparent. Leurs zones de limite, treés
minces, n'encerclent pas complétement les amas de pegma-
tite et sont formées de feldspath et de quartz 4 grain trés
fin. Les zones d'epontes sont elles aussi trés minces,
discontinues et a grain trés fin. Elles sont formées de
feldspath, de quartz et de spoduméne. Les zones centrales
ou noyaux apparents, composées de plagioclase, de quartz,
de spoduméne et de perthite, forment le plus gros de ces
amas de pegmatite. Les dépdots affleurant sur le terrain
de la Lithium Corporation of America révélent deux groupes
zonés: 1l'un, extérieur, formé de plagioclase, de quartz,
de perthite, de spoduméne et de muscovite, et ltautre, in-
térieur, formé de quartz, de spoduméne et de perthite. Le
premier ressenble, du point de vue mlneraloglque aux noyaux
apparents des autres pegmatites a spodumene Vu que les
contacts de la roche encaissante ntaffleurent pas, il est
impossible de donner le classement structural de ces groupes.

Autres caractéres

ftant donné que nombre de ces amas de pegmatites
ntaffleurent que falblement, il est impossible de bien pré-
ciser plusieurs autres caracteres. Aux endroits ol 1l'auteur
pouvailt volir leurs zones de contact avec les roches encais-
santes, il n'a constate aucune structure de ces derniéres
pouvant se rattacher & la formation des pegmatites, ni la
moindre altération de ces roches encaissantes qui soit
visible & l'aide d'un verre grossissant. De l'avis de
M. Norman (10, p. 4), la mise en place des pegmatites pri-
mitives proviendrait en partie de la ségrégation et en
partie de la substitution. Son idée part des observations
suivantes: ces amas, de forme et de dimension irrégulieéres,
ntont pas de limites bien nettes et contiennent nombre dtin-
clusions de granite. Leur arientation falt supposer que des
réseaux de cassures se rattachant au batholithe de Preissac-
Lacorne ont influé sur leur mise en place, mais on ne sait
pas au juste si les composants des amas ont comblé des vides
ou s'ils ont remplacé dtautres roches en prenant les cassu-
res pour voies d'entrées.
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MINERALOGIE

Principaux éléments minéraux des roches

Feldspaths

Ce sont les plus abondants des composants des
pegmatites associées au batholithe de Preissac-Lacorne.
D'aprés un calcul basé sur des essais au moulin et un
décompte pour pertes en fines, boues ot mineral magné-
tique de rebut, les feldspaths constituent 51 p. 100 des
pegmatites & spoduméne situées au sud du lac Lortie (4,

P. 99). En ce gqui a trait & la cartographie du terrain,

le feldspath est dénommé microcline quand un spécimen tenu
& la main ne révéle pas de lamelles maclées, et perthite
quand le microcline révéle des paquets ou des filets de
plagioclase, La plupart des feldspaths sont blancs. Ia
perthite se présente en cristaux et agrégats de cristaux
atteignant jusqu'd quelgques pieds de longueur, orientés,
par endroits, de facgon & former des angles droits avec les
épontes de l'amas de pegmatite. Dtaprés M. Tremblay (12,

p. 45), le microcline se présente d'habitude en grains flns
dans des interstices du quartz, de l'albite et du spodumeéne.
Il estime que le microcline ou la perthite ou tous deux,
constituent jusqu'd 30 p. 100 des pegmatites ou méme plus,
Le plagioelase est le plus abondant des composants des
pegmatites, et M. Tremblay (12, p. 46) le signale sous le
nom d'albite (An 4-6). Le plagioclase extrait des pegma-
tites & spoduméne du sud du lac Lortie est de l'oligoclase
4 albite, constitué & peu prés a'anl0 (4, p. 103). Il se
compose en partie de la variété lamellaire, qui est la
cleavelandite. Son grain ordinaire est tantdt fin tantét
moyen, et le plagloclase est xenomorph@. De la cleave-
landite et des veinules de quartz a cleavelandlte coupent
transversalement quelques cristaux de spoduméne. Voici

les résultats d'une analyse partielle du concentré de feld-
spath résultant d'essais, au moulin, de pegmatites & spodu-
mene du sud du lac Lortie (4, p. 103):

%
Li20 vovvvninnnnnn 0.46
Na0 vueuvrnennnn. 9.98
o NP 4,06
Al 33 ............ 19.64
SI0% viiiieinnn . 87.80
Fe203 et Ti02 . 0.034

Quartz

Toutes les pegmatites contiennent du quartz, com-
posant important de chaque amas de pegmatite., Le quartz est
incolore ou blanc laiteux ou gris clair ou gris sanbre. La
grosseur de son grain varie d'un grain trés fin & un trés
grossier. 1I1 se présente partout en granulations xénomor-
phes. Des veinules de quartz coupent transversalement, par
endroits, des c¢ristaux de spoduméne. On a relevé que, dans
quelques pegmatites, de petites cassures sont comblées par
du quartz.
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Muscovite

Bien que la plupart des pegmatites en contien-~
nent, la muscovite nfest pas un composant 1mportant sauf
ga et l& au contact extérieur de la pegmatite a perthlte
et & _Quartz et du quartz en amas. Son grain varie de trés
fin & moyen, et sa couleur est vert pale ou vert grisatre.
Dans quelques-unes des pegmatites rlches en spoduméne, la
teneur en muscovite est inférieure & 1 p. 100.

Minéraux de valeur économique

Béryl

Nombre de pegmatites de la région en contiennent,
et on a déja parlé des rapports des pegmatites a béryl au
batholithe de Lacorne. Bien qu'on ait découvert quelques
cristaux de béryl dans les pegmatites riches en spoduméne,
il semble que des quantités appréciables de béryl ne se
trouvent que dans quelques-unes des pegmatites rencontrées
dans les transformations granitiques du batholithe. Ces
cristaux automorphes, d4'un vert pale, bleu pale, vert bleu-
atre ou verts, vont de ceux & grain trés fin & ceux d'af-
fleurements ou ils atteignent 84 pouces carrés, mais la
grosseur de la plupart des cristaux qu'on a vus est trop
petite pour se preter au scheidage a la main. Le béryl se
reconnait facilement & sa couleur et a ses cristaux auto-
morphes, mais il arrive que des cristaux d'un vert clair
ou bleus soient difficiles & distinguer d'autres minéraux,
en plein soleil. L'auteur a découvert, a l'examen, que
les cristaux de béryl abondent le plus dans des zones ou
des coques de pegmatite a perthite quartzifere, surtout en
bordure extérieure de ces zones ou coques (voir figure 2).
On en trouve aus31 dans la pegmatite a quartz, a muscovite,
a plagioclase et a perthite, surtout prés du contact avec
la pegmatite & perthite et a quartz et au contact exte-
rieur du quartz en amas dans une pegmatite. D'aprés
M. Norman (10, p. 9), dans l'ouest de la région, le béryl
se trouve trés souvent au sein des pegmatites contenant
des bandes centrales de quartz bordées de muscovite, et il
est associé a la muscovite de ces bordures. On présume
que ces '"bandes centrales" sont des noyaux de quartz.

Spoduméne

Le spoduméne rencontré dans la région est blanc,
jaune clair ou vert. Il varie, en grosseur, de particules
trés fines aux cristaux longs de 18 pouces, mais son grain
est d'ordinaire tantdot fin tantdt moyen. Il se présente
sous forme de plaques et de lames allongées ou de cristaux
prismatiques, les deux premiéres dans la pegmatite composée
de plagioclase, de quartz et de perthite, avec ou sans
muscovite, tandis que les cristaux prismatiques plus courts
se trouvent dans la pegmatite & quartz et a perthite. L'au-
teur a relevé que, dans tous les affleurements de pegmatites
riches en spoduméne, examinés par lu1, ou par endroits a
lv'intérieur de ces amas, le spoduméne a une qQrientation pré-
rérée (voir figures 3 et 4). Il ressort de sondages au
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diamant, effectués dans deux des gites probables de spodu-
méne, que l'axe principal des cristaux de ce dernier est
presque perpendiculaire aux épontes de l'amas de pegmatite.
M. Tremblay (12, p. 46) a déja parlé de cette orientation
préférée. Par endroits le spoduméne est devenu d'un vert
sombre par altération, ou il est parfois recouvert d'une
substance brune, mais son aspect ordinaire est celui d'un
minéral d'age tres récent. D'aprées M. Tremblay (12, p. 46),
le spoduméne jaune clair et le spodumene vert se trans-
forment par altération en mica & lithium qui se présente
en agrégats, de forme rosacée aplatie, pseudomorphes, res-
semblant au spoduméne. On constate que le spoduméne vert,
en lame mince, contient des particules pulvérulentes, mais
que le jaune clair n'en contient pas (12, p. 46). M. Tremblay
a relevé que les bouts ébréchés des cristaux de spoduméne
proviennent du remplacement de ce dernier par du quartz et
des feldspaths. Il a trouvé (12, p. 49) quelques grains de
spoduméne dans deux lemes minces de granite a muscovite.

Autres minéraux

Les nombreux autres minéraux dont on a signalé la
présence dans les amas de pegmatite de la région compremnent:
le 1épidolite, la spessartine, la tantalite a columbite, le
microlithe, la bétafite, la bismuthine, l1'hématite, la
powellite, la phénacite, la molybdénite et la lithiophi-
lite (1, 10, 12). Aucun de ces minéraux n'a été découvert
dans les pegmatites en quantités assez fortes pour qu'il
ait une valeur économique, et tous sont considérés comme
des minéraux accessoires.

ORIGINE

M. Norman (10, p. 16) suppose que les pegmatites
et les filons de quartz représentent des stades successifs
d'un processus de différenciation et sont intimement asso-
ciés aux amas de granite a muscovite et a biotite de la
région de Preissac-Lacorne. Le processus primitif aurait
abouti aux pegmatites, dont quelques-unes ont un contour
irrégulier et dont la structure ne dépend pas de phénoménes
bien clairs. Ces amas sont composés de quartz, de perthite,
de muscovite et de petites quantités de grenat. Le deux-
iéme stade est représenté par des pegmatites a albite, &
tantalite a columbite, a béryl, a spoduméne, a spinelle de
chrome et, rarement, a phénacite. Des lentilles de quartz
et des sortes de filons & lisiére de muscovite se rencon-
trent au centre de quelques-uns de ces amas de pegmatite
et constituent, d'aprés M. Norman, un petit résidu de
sifice qui serait le dernier stade du processus. M. Norman
suppose que le quartz et les filons de gquartz feldspathique
représentent la petite partie siliceuse dissociée des
pegmatites ordinaires.

M. Tremblay (12, p. 49) estime que les amas de
pegmatite et d'aplite se sont d1fferenc1es, a un age recent
du granite & muscovite, idée qui est corroborée, d'apres
lui, par plusieurs caractéres: ces amas sont intimement
associés dans l'espace avec le granite a muscovite, dans
lequel nombre d'entre eux se fondent peu a peu et auquel
i11s ressemblent quant aux composants minéraux. Il explique
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la présence de quelgues gralns de spoduméne trouvés dans
deux lames minces de granite a muscovite, comme dénotant
peut-8tre la présence de lithium dans le magma primitif.

M. Tremblay (12, pages 44 et 45) a relevé que
pegmatites et aplites sont intimement associées dans les
terrains et forment parfois un mélange intime dans un méme
amas., Les deux types de roches ont des composants miné-
raux semblables et, a son avis, la grosseur différente de
leur grain provient de pressions différentes qui se sont
exercées le long des cassures dans lesquelles circulaient
les eaux méres. Leur susdit mélange intime pourrait s'ex-
pliquer par des modifications de pressions survenues le
long de la totalité ou d'une partie des cassures.

M. Derry (4, p. 104) écrit ce qui suit au sujet
des pegmatites & spodumeéne des terrains des Lacorne Lithium
Mines:

"Ies cristaux de spodumene loin d'indlquer qu'tils
se sont substitués a l'ollgoclase a4 albite, ont été
partiellement résorbés & leurs bouts avant ou durant
la cristallisation de cette derniére. Au lieu d'étre
agglomérés en paquets, ces cristaux sont répartis
assez également dans tous les dykes et sont paral-
1&les aux épontes des dykes, ce qui fait supposer
que les minéraux réunis se sont cristallisés sitédt
aprés leur état de fusion, & commencer par le spodu-
méne, suivi dqu feldspath et enfin du quartz. Il
semble que, dans la formation de ces dykes, le rem-
placement par des cristaux a joué un role tout au
plus minime."

Plusieurs caractéres sont & relever quand on
étudie l'origine des pegmatites:

(1) Les pegmatites, les aplites et les filons de
quartz se rencontrent dans le batholithe ou dans des roches
métamorphiques & moins de 1.5 mille de la zone de contact.

(2) La plupart des pegmatites, des aplites et des
filons dépendent de caractéres structuraux systématiquement
apparentés au batholithe.

(3) Ga et 1la dans le batholithe, des pegmatites
sont réparties en zones locales.

(4) Les pegmatites et les aplites, semblables au
point de vue minéralogique, contiennent un ou plusieurs des
minéraux suivants: béryl, tantalite a columbite, molybdé-
nite et spoduménse.

(5) Du microcline, du béryl, de la tantalite a
columbite et de la molybdénite se présentent dans quelques-
uns des filons de quartz. Au dire de M. Norman (10, p. 5),
les composants des filons varient du quartz pur au quartz
a4 haute teneur en microcline.

Les deux premiers des caractéres susmentionnés
font croire que les pegmatites, les aplites et les filons
de quartz datent d'un Age correspondant a celui de la for-
mation du batholithe, tandis gque les trois derniers donnent
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1'idée que les pegmatites, les aplites et les filons de
quartz sont apparentés génésiquement. Il se peut que les
roches batholithiques, les pegmatites, les aplites et les
filons se soient différenciés d'un seul et meme magma.

PARTIE III

DESCRIPTION DES PROPRIETES

APERGU

On donne ci-dessous une description détaillée
de trois propriétés contenanmt du lithium et d'une propriété
contenant du béryllium, Dans les trois premiéres, on vient
d'exécuter des sondages au diamant. De la pegmatite a
spoduméne extraite de deux Ad'entre elles a fait l'objet
d'essais de concentration. Autant qu'on sache, la pro-
priété contenant du béryllium posséde les plus grosses
agglomérations de béryl de la région. M, Tremblay (12)
ayant décrit d'autres propriétés et gltes de lithium et de
béryllium de la région, on ne cite pas ici sa description.

BERYLLIUM
Propriété Héroux-Gamache-Massicottes (8, 12)

Les claims formant cette propriété englobent les
moitiés sud des lots 14 & 19, rang VIII, canton de Lacorne.
Les concessionnaires sont MM. G.P. Héroux, de Montréal, et
R. Gamache et P.F. Massicotte, de Val-4'oOr.

Trois gros amas de pegmatite granitique a béryl
et plusieurs amas similaires plus petits se trouvent dans
les moitiés sud des lots 15 et 16. Des incendies de fordt
ayant dépouillé une grande partie de ces lots de leur végé-
tation et de leur terre végétale, les trois premiers affleu-
rent trés visiblement dans une clairiére située au flanc
d'une aréte granitique. On peut parvenir a ces glites en
Suivant une piste qui part de la ferme de i. W. Saint-ILouis,
a 0,9 mille a ltest et 1.9 mille au nord du village de
Saint-Benoit (voir figure 1).

On a dressé le plan d'un terrain long dtenviron
1,000 pieds et large de 500, qui contient les principaux
amas de pegmatite %voir figure 5). On a calculé la teneur
en béryl de ces amas.

Des pegmatites granitiques, dont beaucoup con-
tiennent du béryl, sont intercalées dans le granite de
nombre d'endroits de la propriété. En général, les pegma-
tites a béryl ressemblent & celles qui n'en contiennent pas,
sguf en ce qu'selles ont des agglomérations étendues de
perthite & quartz. La plupart des zones de contact entre
le granite et la pegmatite sont trés nettes, mais, en quel-
ques endroits, on passe graduellement de l'un & l'autre.

Bien que les directions des trois amas principaux
de pegmatite et les largeurs de leurs affleurements soient
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évidentes, on en connait mal les pendages. L'amas du nord
se dirige nord 80 degrés ouest, et la largeur moyenne de
gon affleurement est d'environ 20 pieds. Il affleure sur
une distance de 880 pieds. Son pendage est de 65 degrés
vers le nord-est, au seul endroit ou il est mesurable.
Ltamas du sud se dirige de ltest & l'ouest; il affleure
sur une distance de 760 pieds, et la largeur de son affleu-
rement est aussi d'environ 20 pieds. Son pendage n'est
visible nulle part. L'amas central, qui peut &tre suivi a
la trace sur une distance de 130 pileds, se dirige nord 70
degrés est, et la largeur moyenne de son affleurement est
d'environ 10 pieds. A un endroit ou il a été mesuré, son
pendage est vertical. Les affleurements dénotent que les
amas du sud et du centre se Jjoignent, mais on ne sait pas
au juste si les amas du centre et du nord font de méme,

Les trois principaux amas de pegmatite révélent
une structure interne. On a relevé la présence et dressé
le plan de trois groupes minéralisés. La zone extérieure
de tous les trois premiers groupes est composée de perthite,
de quartz, de plagioclase et de muscovite; ells contient,
par endroits, du béryl, en plus grande abondance d'habitude
prés de la zone de contact intérieure ol la plus grande
partie de ce béryl est d'une dimension si petite qu'on ne
peut le scheider & la main. Le grain de la perthite est
d'ordinaire moyen et celui des autres minéraux, tantot trés
fin tantot fin. Cette zone est irréguliére quant 4 la tex-
ture et & la proportion des minéraux composants, surtout
pras de la zone de contact extérieure; en outre, elle cons-
titue apparemment la bordure de ces amas. Dans tous les
trois, on rencontre des coques de pegmatite a perthite
quartzifére, d'un grain grossier ou trés grossier, qui re-
présentent peut-8tre des zones d'épontes a solutlon de con-
tinuité, Des cristaux de béryl, dont la grosseur va jusqu'a
84 pouces carres dans le terrain dtaffleurement, se présen-
tent ici et la & l'intérieur de ce groupe ou aux zonas de
contact extérieures, marquées, par endroits, par un groupe-
ment de plaques moyennes de muscovite. Les feldspaths des
deux groupes sont blancs, la couleur du béryl allant d'un
bleu clair a un vert bleudtre et au vert., Le gquartz massif
affleure seulement dans ces amas de pegmatite situés le
plus au nord, et constitue le noyau apparent, La bordure
extérieure de ce quartz est marquée ga et la, par un groupe-
ment de nappes de muscovite & grain moyen et par quelques
cristaux de béryl.

On a trouvé gquelques grains de molybdénite dans
une pegmatite & perthite quartzifére, et plusieurs cristaux
a4 grain fin de grenat rouge se présentant par endroits,
dans la pegmatite a muscovite, a plagioclase, & quartz
et & perthite. On a constaté que la perthlte contenait,
dans un endroit, d'étroites cassures remplies d'hématite.
M. Tremblay (12, p. 89) a signalé la présence de tantalite
& columbite.

La tensur totale en béryl de chacun des trois gros
amas de pegmatite a été calculée. On a calculé séparément
la teneur de chacun de ces amas, des groupes minéralisés
contenus dans chacun d'eux et de troils terrains riches en
béryl. Le tableau suivant donne les résultats de ces
calculs.
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On ne peut évalver toute la richesse des terrains
de la propriété, car il n'est pas slr que les affleurements
existants soient réellement ceux des amas de pegmatite, dont
on ignore complétement la nature en profondeur. L'enleve-
ment de la couverture mince mettrait peut-8tre au jour
d'autres terrains riches en béryl ou des prolongements des
terrains connus. Il se peut que les coques de pegmatite a
perthite quartzifére se joignent en profondeur pour consti-
tuer des zones continues. Bien que le plus gros du béryl
affleurant se présente dans lesdites cogues, il y a des
coques qui n'en contiennent pas, de sorte qu'il est impos-
8ible que le béryl soit réparti uniformément dans une zone
d'épontes continue, comme il arrive probablement lorsqu'il
s'agit d'une pegmatite a béryl.

LITHIUM

Propriété de la Lacorne Lithium (3, 4, 12)

La pegmatite & spoduméne de ces terrains ntaffleu-
rant que trés peu, la plupart des connaissances recueillies
au sujet de ces gites proviemnnent de sondages au diamant
suivis d'essais de séparation effectués sur des carottes
contenant du spoduméne et extraites de ces _amas. M. R.D.
Derry, de la Ventures leited a consenti a mettre un rap-
port approfondi ayant trait a la propriété (3) a la dispo—
sition de l'auteur qui y a puisé la plupart des renseigne-
ments suivants:

Les claims originaux comprenaient les lots 45 a
54, rang IX, du canton de Lacorne, mais on a plus tard pi-
queté des claims dans les lots 37 a 44, rang IX, et louéz
avec faculté dtachat, des propriétés S¢tuees au nord et a
lfouest de ces derniers. ILes claims appartenaient con-
jointement & la Nepheline Products Limited et & la Great
Lakes Carbon Corporation. La propriété appartient mainte-
nant a la Lacorne Iithium Mines Limited, 712, 320 rue Bay,
Toronto. Elle se compose des lots 45 a 54, rang IX, des
moiti£s nord des lots 37 a 44, rang IX, et des moitiés sud
des lots 52 et 53, rang X, canton de Lacorne.

Les principaux affleurements se trouvent sur les
lots 52 et 53, rang IX, canton de Lacorne, a environ 1,500
pieds au sud du lac Lortie (voir figure l) Un chemin privé
condulsant & ce lac rejoint la grand route 45, a4 2 milles
4 l'ouest de Fisher. A environ 4 milles de la route, il
est fermé par une barriére verrouillée, dont M. G. Magn
d'Amos, a la clef. Ce chemin, en excellent état Jjusqu'a
l'angle sud-ouest du lac, est presque effacé, par une végé-
tation récente, de la jusqu aux affleurements.

Les pegmatites & spoduméne qui affleurent sur les
claims originaux ont été découvertes par M. F. Chubb, et
étudiées par M. D.R. Derry a ltautomne de 1945. Se fondant
sur un echantlllonnage préliminaire, on a fait subir des
essals de séparation a un volumlneux échantillon de plu-
sieurs centaines de livres. Les essais ayant donné des
résultats encourageants, on a entrepris des sondages ré-
duits au diamant. Les six trous de sonde, formant en tout
2,088 pieds, ony recoupé trois gros dykes de pegmatite a
spodumene, A, B et C, ainsi que plusieurs dykes moins gros.
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Les carottes prélevées a chaque croisement des trois pre-
miers dykes ont é€té photographiées en couleur, puls envoyées
pour essais de séparation aux laboratoires de 1la Negheline
Products Limited, a Lakefield (Ontario). Celles prélevées
aux croisements des autres dykes, dont la pegmatite a spodu-
méne est discontinue ou & faible teneur, ont été mises de
cdté pour essais possibles a l'avenir.

Les dykes de pegmatite & spoduméne, recoupés au
cours des sondages, se trouvent dans la zone de contact du
granite et des roches méta-volcaniques, tandis que les trois
gros dykes recoupent des roches de ces deux genres. Prés
du granite, les roches méta-volcaniques se sont recristal-
lisées en formant de la hornblendite. Apparemment, la zone
de leur contact s'incline nettement vers le nord.

Des pegmatites a spoduméne affleurent sur une
colline qui s'éléve a pic aprés avoir formé une pente douce.
Le point le plus élevé de la colline est a 110 pieds au-
dessus de la base, a laquelle on a donné une cote arbitraire
de 1,000 pieds. La cote de 900 pieds se trouve pres du
point ol les dykes ont été recoupés le plus profondément.

Les sondages ont permis de suivre a la trace laté-
ralement, sur une distance de 800 pleds, le dyke A dont la
largeur réelle va de 11 a 48 pieds et qui, exposé & l'est
mais moins large, est exposé, a l'ouest, sur une assez bonne
largeur. Un seul trou de sonde a recoupé sans aucun doute
le dyke B, qu'on considére &tre une lentille longue de 100
pieds et s'étendant jusqu'a la cote de 1,000 pieds. La lar-
geur réelle de ce dyke, a l'endroit ou il a été recoupé par
la sondeuse au diamant, est de 22 pieds. Le dyke C, suivi
4 la trace horizontalement sur une distance de 350 pieds, a
une largeur moyenne de 10 pieds. Vers l'est, il se rétrécit
jusqu'a perdre toute valeur économique, mais il est exposé
vers l'ouest. Les trois dykes principaux se dirigent envi-
ron nord 70 degrés ouest et plongent a un angle de 40 a 60
degrés vers le sud-ouest., Vus en coupe, ils sont presqgue
perpendiculaires a la zone de contact des roches graniti-
ques et des roches méta-volcaniques.

Comme il semble gque ces dykes contiennent du spodu-
méne sur leur entiére largeur, on évalue tout leur volume
en tonnes. Vu qu'il serait possible de percer une galerie
& flanc de coteau & la cote de 1,000 pieds, on a évalué le
volume de la pegmatite reposant au-dessus de cette cote,
ainsi que le volume de celle gqui repose au-dessus de la cote
de 900 pieds, comme l'indigue le tableau suivant:

Volume en tonnes, de Volume en tonnes, de
Dyke la surface & la cote la surface a la cote
de 1,000 pieds de 900 pieds
A 88,660 234,000
18,330 18,330
c 23,330 56,870
Total 150,320 309,200
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On n'a pas relevé de structure interne dans ces
dykes, dont la composition et la texture sont apparemment
homogenes d'une éponte & l'autre. Il ressort de calculs
résultant des essais de séparation que la teneur moyenne
en minéraux des trois dykes est la suivante, déduction
faite pour pertes en boues, fines et mlnerai magnétique de
rebut: feldspaths 51 p. 100, spoduméne 25 p. 100, quartz,
23 p. 100 et minéraux accessoires, comprenant la muscovite
la magnétite et la tantalite i columbite, 1 p. 100 ou moins.
Du feldspath potassique blanc, dfun grain moyen ou grossier,
et du spoduméne blanc, d'un grain fin ou moyen, se présen-
tent dans une gangue ge quartz gris, d'un grain fin, et de
plagioclase blanc La proportion du feldspath potas-
sique (surtout de l'orthoclase, avec un peu de microcline)
au plagioclase est d'envxron 5 a 1 d'apres des calculs. Ie
spoduméne, blanc la ou il est d'age récent, est jaune clair
ou brun la ol il est altéré par l'intempérisme. Dans les
affleurements étudiés par l'auteur, les cristaux de spodu-
méne attelgnent parfois une longueur de plus de 4 pouces,
parallele au grand axe, et d'un tiers de pouce, perpendicu-
laire & cet axe, bien que la plupart d'entre eux soiént
larges de moins d'un quart de pouce. Leur orientation est
a peu prés perpendiculaire aux épontes des dykes, presquse
partout (voir figure 3). La teneur en lithine du spoduméne
pur a été établi & 6.74 p. 100.

On a fait subir des essais de séparation a lt'échan-
tillon volumineux et a chacune des carottes de sondeuse au
diamant, prélevées aux croisements des trois dykes princi-
paux. Chaque fois on a obtenu des concentrés de quartz, de
feldspath et de spoduméne. Les essais d'atelier compre-
naient les opérations suivantes:

(1) L*téchantillon était broye jusqu'd une gros-
seur de moins de 3/8 de pouce et pesé.

(2) Trois passages successifs entre des cylindres
broyeurs réduisaient la matiére A& une grosseur de tamisage
inférieure & 35 mailles.

. {3) La matidre d'une grosseur de tamisage infé-
rieure a 200 mailles était rejetée aprés criblage.

(4) La matiére d'une grosseur de tamisage supé-
rieure & 200 mailles etalt séparée deux fois dans un sépa-
rateur magnetique Dings a haute intensité, puis venait le
tour de la matiere magnétique de rebut, et toute la sub-
stance non magnétique était mélangés.

(5) La substance non magnétique était additionnée
d'une solution caustigue et classée de maniere a éliminer
la boue.

{6) Le sable était additionné d'acide oléique et
d'émulsol X-20, puis on le transférait dans un appareil de
flottage Fahrengren qui produisait un concentré de spodu-
méne plus grossier.

(7) Un triple nettoyage de ce dernier produisait
un concentré définitif.

(8) Puis on mélangeait les résidus plus gros-
siers et plus propres, on les additionnait de produit Armour
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MAMAC 118.5 C, d'huile de pin et d'tacide fluorhydrique, et
1l'on obtenait par flottage un concentré de feldspath plus
grossier.

{(9) Ce dernier, nettoyé deux fois, donnait un
concentré définitif de feldspath.
du flottage du feldspath étaient un concentré de quartz.
Ce procédé est dd a MM. B.D., Weaver et E.C., Foster.

Les résidus résultant

Voiei, sous forme de tableaux, les résultats des
essals d'atelier:

Résultats des essais - Echantillon volumineux

\ Répartition de
Produit Poids Lithine 1a lithine
% % %
Alimentation 100.00 1.64 100.00
Concentré de spoduméne 18.15 5.86 64.90
Concentré de feldspath 44.28 0.46 12.40
Concentré de quartz 19.96 --- -
Matiére magnétique de
rebut et boues 17.61 2.11 22.70

Résultats des essais

Recoupements par sondages au diamant

Pourcentage du poids des produits
Dyke Nombre de d'essal
recoupements | goncentré de | Concentré de | Concentré
spoduméne feldspath de quartz
A 6 19.60 34.51 20.65
2 18.80 31.80 20.45
o] 6 22,31 34.08 19.38
Moyenne globale 20.46 33.91 20.08
Teneur totale en minéraux
Concentrés d'échantillon volumineux
Produit Spodumeéne Feldspath Quartz
% %
Concentré de spoduméne 84.2 11.4 4.4
Concentré de feldspath Trace 90.8 9.2
Concentré de quartz Trace 1.7 98.3
Matiére magnétique de
rebut et boues 40.0 45.0 15.0
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Analyses partielles - Echantillon volumineux et ses concentrés

2
Matidres 1320 | Na20| K20 |41203 | siOR ’;:5083 a0 | M0 | Mn
% % % % % % % % %
Total de la
pegmatite 1.64 | 5.02 | 1.47]|17.21| 73.05/0.23 | 1.29| 0.48
Concentré de
spodumdne 5.86 [ 2,98 | 0.79(25.34 | 64.92/0.30 | 0.23| 0.029 | 0.08

Concentré de
feldspath 0,46 | 9498 | 4.06|19.64 | 67.80]| 0,034

Concentré de
quartz 2.49 1 95.12|0,01

Matidre magné-
tique de rebut
et boues 2.11 19.42

Des sondages au diamant effectués sur la propriété
ont indiqué la présence de 309,200 tonnes de pegmatite & spo-
duméne; d'autre part, il ressort d'essals d'atelier qu'on
peut obtenir un concentré de spoduméne contenant 20.46 p. 100
de la pegmatite et 64.9 p. 100 de la lithine totale, et qui
titrerait 5.86 p. 100 de lithine. ZEn pratique, on traite-
rait de nouveau les fines passant par un tamis de moins de
200 mailles, les rebuts magnétiques et les plus propres des
résidus.

Propriété de la Lithium Corporation (1, 13)

Les terrains de cette compagnie comprennent les
lots 31 & 38 du rang II du canton de Figuery. La propriété
appartient & la Lithium Corporation of America, Incorporated,
Rand Tower, Minneapolis (Minnesota). Les affleurements de
pegmatite a spodumédne se rencontrent dans le lot 36, a 11.6
milles, par route, de la ville d'Amos (voir figure 1).

Un petit affleurement contenant du spoduméne a été
découvert par M. J. Cyr, d'Amos, en 1947, et le spoduméne a
6té reconnu par M. C. Bouvier, d'Amos. Des claims ont été
piquetés par un groupe de personnes d'Amos, y compris M. Cyr
et Bouvier.

L'enlévement du terrain de couverture, a l'aide
d'un bulldozer, a mis & nu de la pegmatite & spoduméne en
cing endroits (voir figure 6). Apres avoir lavé la roche
mise & nu, on y a percéd par sautage neuf trous peu profonds.
En 1949, M. L. Almond, 4'Amos, a envoyé au Bureau des mines,
& Ottawa, un gros échantillon pesant plusieurs centaines de
livres, pour essais de concentration. M. 'Weber, du minis-
tere des Mines de la province de Québec, a donné un apergu
des affleurements qu'il a désignés du nom de dépdt de spodu-
méne Bouvier (13).



_ 25 -

Plus tard, la propriété a été achetée par la
Lithium Corporation of America, Incorporated, qui y a fait
des sondages sur lesquels on n'a pas fourni de renseigne-
ments a l'auteur, mais l'emplacement d'un trou de sonde a
été trouvé au sud des endroits exposés (voir figure 6).

D'aprés M. Norman (9), les roches encaissantes
sont des schistes a biotite et a staurotide, dérivés de
la grauwacke. Aucune de ces roches n'affleure prés des
endroits exposés.

Bien que la pegmatite & spodumene soit devenue
visible en cing endroits sur une distance de 250 pieds,
on ne sait pas au juste si c'est 1a l'indice d'un ou de
plusieurs amas de pegmatite. Aucune zone de contact de
la roche encaissante n'est visible, et l'on ignore 1l'éten-
due, la forme et la position de l'amas ou des amas.

Il s été facile de dresser le plan de deux zones
de pegmatite, l'une extérieure, composée de plagioclase
(principalement la variété cleavelandite), de quartz, de
perthite, de muscovite et de spodumene, et ltautre inté-
rieure, composée de quartz, de spoduméne et de perthite
(voir figures 6 et 7). Leurs lignes de contact sont d'or-
dinaire bien nettes et marquées, par endroits, par des
rubans étroits, riches en muscovite ou par des agrégats
de muscovite,

La zone extérieure est composée surtout de pla-
gloclase blanc, & grain fin, dans lequel la cleavelandite
constitue la variété dominante. Le quartz est gris, et la
muscovite, d'un vert argenté; le grain des deux est fin.

La perthite blanche se présente en cristaux grossiers ou
trés grossiers, dont la dimension varie jusqu'a plus de 30
pouces, Dans une des excavations, les grands axes de ces
cristaux s'orientent vers le nord. Un examen plus minu-
tieux a fait constater gue plusieurs paquets présentant
ltaspect de cristaux de perthite sont des agrégats de pla-
gloclase & grain fin. Le spoduméne de cette zons est d'un
vert clair, habituellement lamellaire dans la plupart des
endroits et en quantité variable. Quelques cristaux sont
devenus partiellement ou totalement vert sombre par altéra-
tion. L'intempérisme a altéré en brun les surfaces de
cristaux de spoduméne exposé. Une partie du spoduméne
porte des veines de quartz ou de cleavelandite ou les deux.
La grosseur de son grain varie de moins d'un huitiéme de
pouce au minimum & plus de 18 pouces, mais la longueur de
la plupart des cristaux est inferleure & un pouce, Prés
de la ligne de contact de la zone intérieure, on trouve de
plus gros cristaux de spoduméne, ainsi que du spoduméne a
rain fin, dont la teneur devient d'ordinaire plus riche

& mesure qu'on s'*approche du contact. Par endroits, dans
cette zone, les cristaux de spodumene ont une orientation
préférée et leurs grands axes s'orientent de 60 & 65 degrés
vers le nord. La lithiophilite brun rougeatre, a grain
trés fin, est un minéral accessoire fréquent. Ia tourma-
line a grain trés fin se rencontre par endroits, et l'on a
trouvé quelques grains de molybdénite.

Le quartz grls, composant qui domine dans la zone
intérieure de ce dépdt, forme une gangue de spodumene vert
et des cristaux de perthite blanche. Bien que le spoduméne
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varie jusqu'a 12 pouces de longueur et 3 pouces de largeur,
la plupart des cristaux mesurent environ 3 pouces sur un
demi-pouce. Ceux de cette zone sont d'ordinaire prismés
plutdt que lamellaires; leurs faces ont d'habitude des
stries paralléles au grand axe. Par endroits, ils ont une
orientation préférée et leurs grands axes s'orientent d'en-
viron 60 degrés vers le nord. La ol il est altéré par
lt'intempérisme, le spoduméne est brun et quelques-uns des
ecristaux sont veinés de quartz. La perthite est d‘'ordi-
naire idiomorphe et son grain est moyen, mais on a wvu des
cristaux dont la longueur atteint 17 pouces. On a trouvsé,
dans cette zone, quelques grains de lithiophilite qui
cependant n'y est pas aussi abondante que dans la zonse
extérieure., On y a relevé des grains noirs, métalliques,
dont 1la compositlon est inconnue, et un agrégat de musco-
vite situé prés de la ligne de contact des zones.

Des mesures ont été prises afin de déterminer la
quantité de spoduméne contenu dans la zone intérieure.
Apres avoir tenu compte de rectifications requises quant
a la densité, on a calculé la moyenne de pesanteur el spo-
duméne de chaque affleurement de la zone et, enfin, une
proportion pour l'ensemble de la zone. On a pris les
chiffres 3.10 comme densité du spoduméne et 2.62 comme
densité des autres minéraux de la pegmatite. Le tableau
suivant donne les résultats de ces mesures.

srtouranens | (Surertiols T T morer | i acven
1 80 20.51 1,640.80
2 46 15.00 690.00
3 358 21,46 7,682.68
Totaux 484 10,013.48

La teneur moyenne en spoduméne, dans la zone intérieure,

est de 1—0% = 20.69 p. 100.

Des épreuves de flottage, de décrépitation et de
précipitation et flottage ont été effectuées sur un gros
échantillon de pegmatite & spoduméne extraite de cette pro-
priété par le Service des mines, a Ottawa (1). L*échantil-
lon contenait du quartz, du spoduméne et du feldspath, ainsi
qQue de petites quantités de muscovite et de lithiophilite.
Des cristaux de spoduméne, longs d'un demi-pouce a 3 pouces,
formant 17 p. 100 de 1l'échantillon, ont titré 6.03 p. 100
de lithine. Un fragment caractéristique de lt'échantillon a
titré 1.39 p. 100 de lithine.

Cette pegmatite a été soumise & plusieurs épreuves
de flottage. Les opérations et les résultats de liépreuve
qui a donné le concentré de la meilleure qualité ont été les
suivants:

Préparation et traitement. Le minerai a été broyé
Jjusgqu! a pouvoir passer par un tamis de moins de 20 mailles,
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puis broyé de nouveau dans un tube finisseur & galets,
dilué de 1 4 1, et nettoyé de ses boues.

Livres par tonne d'alimentation
Réactif g:i;izg iii;gge griizier griizier pi%;ie p:%;ie
no 1 no 2 no 1 | no2
Hydroxyde de soude 2.0 2,0 - - - -
Acide oléique - - 0.3 0.15 - -
Réactif nO 708 - - 0.3 0.15 - -
Emlsol X-~1 - - 0.05 0.03 - -
Silicate de soude - - - - 0.75 | 0.35

Nota. Lt'hydroxyde de soude a été ajouté pour réduire
1tacidié (indice pH) et nettoyer le spoduméne altéré. A la
suite du broyage, 69.5 p. 100 du minerai a pu passer par un
tamis de moins de 200 mailles, et 1l'indice pH du minerai
flotté était de 10.2. L'enlévement des boues était néces-
saire pour éliminer le spoduméne finement broyé gqui enduit
les minéraux de gangue et les fait flotter. L'acide oléique
et le réactif nO© 708 ont servi de collecteurs. Les résidus
de la cellule nO 1 & minerai plus grossier ont été broyés de
nouveau, nettoyés de leurs boues et mis dans la cellule n® 2
a4 minerai plus grossier. Puis les deux concentrés plus gros-
siers ont subi un double nettoyage. On estime que le codt
des réactifs est de 25c. par tonne d'alimentation, et celui
de l'extraction jointe au broyage est évalué a $5 ou $6 par
tonne.

Résultats de lt'épreuve de concentration

Poids Lithine | BePartition
% % %
Alimentation 100.0 1.69 (cale.) 100.0
Concentrés de flottage 20.84 | 5.06 62.3
Mixtes de flottage 16.13 | 1.29 12,3
Résidus de flottage 47,12 | 0.60 16.7
Boues 15.91 | 0.93 8.7

Nota. La proportion de spoduméne récupéré en tout
serait de 68.4 p. 100, si 1l'on pouvait en récupérer la
moitié dans les mixtes.

Les opérations et les résultats de la meilleure
des trois épreuves de décrépitation quton a fait subir a la
matiére sont les suivants:
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Opérations

(1) La matidre a été écrasée jusqu'a moins de 1.5 pouce.

(2) Celle qui pouvait passer par un tamis de moins de 65
mailles a été rejetée.

(3) Celle qui pouvait passer par un tamis de plus de 65
mailles a été chauffée pendant une heure et demie a une
température constante de 1,185 degrés centigrades.

(4) Puis elle a été placée dans un vibrateur, avec la
moitié de son poids en boules de caoutchouc, et broyée
pendant une heure.

(5) Une fois broyée, elle a été criblée & travers un tamis
de 65 mailles,

Résultats
. . Répartition
Produit Poids Lithine de la lithine
% % %
Alimentation 100.0 1.61 100.0
- 65 mailles, non grillé 0.3 - -
+ 65 mailles, grillé 77.1 0.86 41,1
- 65 mailles, grillé 22.6 4,20 58.9

On a effectué des épreuves de concentration par
flottage-précipitation sur des particules de grosseur variée,
& l'aide d'agents de séparation de densités diverses. Les
opérations et les résultats de l'épreuve faite sur une ma-
tiere grosse de moins d'un pouce et pouvant passer par un
tamis de plus de 4 mailles, a l'aide d'un agent de sépara-
tion d'une densité de 2.70, ont été les suivants:

Opérations
(1) La matiére a été écrasée jusqu'a une grosseur de moins

d'un pouce.

(2) Puis elle a été tamisée et la matiére pouvant passer
par un tamis de moins de 4 mailles a été rejetée.

(3) ®nfin, elle a été soumise & la concentration par
flottage-précipitation, a l'aide d'un agent de sépa-
ration d'une densité de 2.,70.
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Résultats
Produit Poids | Litnine | [Bépartition

% % %
Fines de moins de 4 mailles| 17.38 2.05 17.05
Précipitation & 2.70 53.65 2.91 74,68
Précipitation et fines 71.01 2.70 91.73
Flottage a 2.70 28.99 0.60 8.27
Minerai (calculé) 100.0 2.09 100.0

Le manque de renseignements ne permet pas d'estimer
la valeur totale de cette propridté. On a présenté des pré-
cisions concernant la teneur et les modes de concentration
du spoduméne de la zone intérieure. L'auteur estime que,
dans les circonstances économiques actuelles, il faudrait
probablement prouver qu'il se trouve une grosse quantité de
spoduméne dans la zone intérieure, pour que l'exploitatlon
en vue de rabriquer 4u lithium seulement soit couronnée de
succés. La plus grande partie de ce minéral ayant un grain
fin, dans la zone extérieure, il faut probablement se servir
de méthodes d'échantillonnage de prises volumineuses, pour
en calculer la teneur. Les affleurements font croire que la
teneur en spoduméne varie dans cette zone, mais il se peut
qu'on puisse y extraire de grandes quantités de ce minéral
en méme temps qu'on en extrait de l'autre zone, car la zone
extérieure, de fagon générale, en contient beaucoup prés des
endroits ou elle touche l'autre.

Propriété de la Lithium Exploration (12)

Cette propriété se compose des lots 56 a 62 du rang
IX du canton de Lacorne. On trouve de la pegmatite & spodu-
méne dans les lots 59 et 60, auxquels on peut accéder par un
chemin privé conduisant de la grand route 45 ou par un chemin
partant de Barraute (voir figure 1).

A ltorigine, M. G. Dumont, de Val-d'Or, a piqueté
des claims dans les lots 55 a 62, pour chercher de la
molybdénite. La propriét4 a été loude a option & la Sullivan
Consolidated Mines Limited. En 1942 et 1943, on a enlevé les
terrains de couverture des gites de molybdénite, dans les-
quels des fouilles et des sondages au diamant ont été exécu-
tés. Depuis lors, la Lithium Exploration Company Limited,
1604 édifice Aldred, Place d'Armes, Montréal, a acheté la
propriété. Elle a enlevé ¢a et la, le mort-terrain couvrant
de la pegmatite a spodumene, fait quelques fouilles et foré
au diamant cing trous de sonde (voir figure 8). Ltauteur a
effectué un examen hdtif des carottes, et la compagnie a mis
&4 sa disposition des copies de carnets de sondage et des ré-
sultats d'essais faits relativement & des carottes contenant
du spoduméne.
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On ne salt pas au juste sl les affleurements sont
1tindice d'un seul amas de pegmatite ou de plusieurs, mais
l'auteur croit que l'un d'eux peut &tre suivi a la trace
sur une distance de 250 pleds. Il ressort de sondages au
diamant que cet amas plonge d'environ 65 degrés vers le
sud.

Il y a trois zones d'affleurement, l'une de bor-
dure au sud, une zone d'éponte et une zone intérieure. Les
deux premiéres étant minces et se présentant seulement par
endroits, on ne les a pas marquées séparement sur le plan
dressé. La troisidme contient du spoduméne d'un contact
a l'autre.

La zone de bordure, qui est le plus souvent large
de moins d'un pouce, se présente seulement en quelques en-
droits. Le grain y est trés fin; elle se compose de feld-
spath blanc et de quartz tantot incolore tantdt gris.

La zone d'éponte se rencontre elle aussi seule-
ment en quelques endroits. Le grain y est trés fin, et la
largeur de la zone est d'habitude inférieure a un pied.
Elle se compose de plagioclase blanc ou rose (surtout de
la cleavelandlte), de quartz tantdt incolore tantdt gris
et de spoduméne vert.

La plus grande partie de la zone intérieure se
compose de plagioclase, de quartz, de spoduméne et de
perthite. Elle forme le gros de l'amas de pegmatite,
dans les affleurements comme dans les carottes de sondage
au diamant, et constitue, semble-t-il, le noyau de la
pegmatite. L'auteur y a vu quelques petits cristaux de
béryl, et M. Tremblay a rapporté qu'il s'y trouve de la
tantalite a colombite (12, p. 75). Le plagioclase est
blanc, le quartz est gris, tous deux ont un grain fin.

Le spodumene se présente sous la forme de lattes cristal-
lines trés allongées, la plupart d'un grain moyen, mais
qui peuvent atteindre une longueur de plus de 8 pouces
(voir figure 4). La couleur ordinaire du svoduméne est

le vert clair, mais nombre de cristaux sont recouverts
d'une substance brune, et ceux trouvés dans la fouille

le plus a4 1'est sont altérés par l'intempérisme en une
matiére d'un vert sombre. La perthite se présente sous

la forme de cristaux blancs allongés et d'agrégats cris-
tallins, dont le grain est d'habitude grossier, mais qui
atteignent parfois une longueur de plus de 24 pouces, Les
cristaux de spoduméne comme ceux de perthite sont orientés
de fagon que leurs grands axes sont & peu prés perpendicu-
laires aux épontes de la pegmatite.

Pour essayer d'évaluer la teneur en spoduméne de
la pegmatite, on a mesuré les cristaux de spoduméne exposés
4 travers des coupes affleurantes. La plupart des mesures
portaient sur les épontes perpendiculaires aux grands axes
des cristaux, dans un plan paralléle a ces axes. En outre,
on a pris des mesures dans un plan perpendiculaire a ces
axes, sur un grand affleurement de spoduméne, en forme de
ddme. Le tableau suivant donne les résultats des mesures
prises sur sept affleurements.
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Superficie P onta
APfleurementl Pourcentage de spodumdne affleurante % ge
au poids, mesurage moyen en pleds superficie
carrés
Plan perpendicu-| Plan paralldle
laire aux grands | aux grands axes
axes de cristaux de cristaux
1l 17.50
19.99 1,100 21,989
2 22,84 72 1,644
3 15.68 68 1,066
4 15.28 & 978
5 21.75 80 1,740
6 15.84 50 792
7 20,32 100 2,032
Totaux 1,534 30,241

30,241
Teneur moyenne en spodumdne = 1,53 = 19.71 p, 100

11es calculs sont baséa sur les chiffres 3.1 pris comme densité du
spodumdne et 2,62 pris comme densité du reste de la pegmatite.

D'aprés les teneurs de carottes en sondage au dia-
mant et des essais, on a calculé que la teneur moyenne en
spoduméne contenu dans les échantillons de pegmatite préle-
vés dans les quatre trous de sonde forés dans les affleure-
ments ou aux environs, s'éléve & 20.32 p. 100. On ne sait
pas quelle est la teneur en oxyde de lithium des cristaux de
spoduménez mais les calculs sont basés sur la teneur moyenne
en spodumene, soit 6.94 p. 100.

La pegmatite & spoduméne de cette propriété res-
semble a celle de la propriété de la Lacorne ILithium. Quatre
des trous de sondage au diamant étaient des trous peu pro-
fonds, forés dans les affleurements ou aux environs, pour en
prélever des échantillons. Le cinquidme trou a fait recouper
en profondeur un filon de pegmatite & spoduméne, laquelle
ressemblait en tout point a celle que les trous peu profonds
ont permis de recouper. La délimitation de l'étendue de
lt'amas ou des amas de pegmatite exige qu'on fasse de plus
nombreux sondages, avant qu'il soit possible d‘'en évaluer
le volume. L'auteur croit qu'on peut reconnaitre par son-
dage la présence de gros amas.
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PERSPECTIVES ECONOMIQUES

I1 est probable que de nouveaux sondages au dia-
mant révéleront la présence dt'un volume bien plus fort de
pegmatite contenant de 15 & 20 p. 100 en spodumeéne recou-
vrable. Les pegmatites qui contiennent du spoduméne presque
dtune éponte a ltautre méritent notamment d'étre mieux re-
connues, au cas de conditions économiques favorables.

11 ressort d'essais préliminaires de concentration
qu'on pourrait obtenir un concentré de spoduméne répondant
aux conditions de vente prescrites-. Au moyen de procédés

lLes prix faits pour le spoduméne sont basés sur une
teneur de 6 p. 100 en oxyde de lithium.

de flottage, il serait possible d'obtenir aussi des concen-
trés de feldspath et de quartz. Au moyen du procédé de la
décrépitation, on pourrait extraire du lithium métallique

en employant, dans la marche d%s opérations (5), un mode de
lessivage du minerai a l'acide~. On estime que la décrépi-

2 Ce procédé a fait l'objet d'une demande de brevet
canadien le 8 décembre 1950.

tation comme le lessivage sont des procédés relativement
peu couteux.

L'avenir économique dépend essentiellement des
ébouchés envisagés. Une demande toujours plus forte de
lithium et de ses composés est prévue dans l'annonce faite
par la Defense Production Administration des Etats-Unis,
selon laquelle le but visé est d'accroitre la quantité gde
composés du lithium fabriqués (6). On ne dispose pas de
renseignements touchant la demande de lithium et de composés
du lithium au Canada. Le concentré de feldspath extrait,
dans la région de Preissac-Lacorne, de pegmatite & spodu-
méne, serait blanc, & teneur extraordinairement basse en
oxydes de fer et & haute teneur en soude. Il pourrait ser-
vir 4 fabriquer du verre et des produits de nettoyage, ainsi
que des mélanges spéciaux n'exigeant que trés peu de fer.

La région de Preissac-Lacorne est trés éloignée
des marchés. Le tarif de transport ferroviaire de roche
pulvérisée et ensachée, par voiturée, est le suivant:
d'Amos (Québec) & Toronto (Ontario), 44c. par 100 livres;
d'Amos a Montréal (Québec), 33c. par 100 livres. Ce tarif
dépend d'sntentes basées sur la valeur et la quantité de
la roche a expédier.

On ne posséde que trés peu de renseignements
sur le prix de revient du minerai de spoduméne extrait
et traité. Le colt de l'extraction de la pegmatite &
spoduméne tirée de la propriété de la Lithium Corporation,
augmenté 4u colit de son enrichissement par flottage, &
6té évalué a $5 ou $6 la tonne de minerai traité (1). On
croit que le traitement du concentré de spoduméne par la
décrépitation serait relativement peu cofiteux. Si lton se
met donc a exploiter de la pegmatite & spodumdne dans la
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région, i1 conviendrait d'étudier la question de fabriquer
du lithium et des composés du lithium sur place, en trai-
tant le minerai par la décrépitation et par le lessivage

a l'acide.

D'aprés l'auteur, 4 moins qu'on ne découvre des
gites de béryl plus grands et a plus haute teneur, il fau-
drait extraire du feldspath en meme temps que du béryl
pour gqu'une entreprise miniére notable puisse faire ses
frais. Le plus gros du béryl de la région se rencontre
dans de la pegmatite & quartz, ainsi qu'a perthite, d'un
grain tantdt moyen tantot trés grossier et, en général,
blanche.
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Figure 2

Croquis d'un spécimen de pegmatite, tiré du lot 28,
rang 1, canton de Figuery, montrant la présence de
eristaux de béryl au contactde la pegmatite & quartz
et cleavelandite (lignes horizontales) avec la
pegmatite & quartz et perthite (lignes obliques).
Remarquer que cette dernidre contient la plupart
des gros cristaux., Un neuvi®me de la grandeur
naturelle.
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Figure 3

Croquis d'un spécimen de pegmatite & spodumdne,
tiré de la propriété de la lacorne Iithium.
Remarquer 1'orientation paralldle des cristaux
de spodumdne dans une gangue de feldspath et de
quartz. Les deux tiers de la grandeur naturelie.
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Figure 4

Croquis d'un spécimen tiré de la propriété de
la Lithium Exploration, montrant 1'orientation

. paralldle des cristaux de spodumdne dans de la
pegnatite & perthite, spodumdne, quartz et
plagioclase, Les deux tiers de la grandeur
naturelle.
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Figure 7

Croquis d'un spécimen tiré de la propriété de

la Lithium Corporation, montrant de la pegmatite
4 cleavelandite (A) et spodumdne (B), en contact
avec de la pegmatite A spodumdne (B) et quartz (C).
Le contact est bien marqué. Les deux sections se
partagent deux des cristaux de spodumdne. Les
deux tiers de la grandeur naturelle.
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