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LETTRE D'INSTRUCTIONS 

Ü TT.A.W.A., le 10 juin 1910. 

11.f.ONSIEUR,-

En vue de la revision du rapport déjà publié sur le mica par ce minis
tère, vous êtes chargé d'aller visiter les mines de production et de pro pection 
du mica à travers le Dominion, et de recueillir tous les ren eignements et 
informations nécessaires relativement aux gisements et à l'extraction du 
mica, et à la préparation de ce minéral pour le commerce. 

Votre rapport devra embrasser les sujets ui vants :
Propriétés physiques et chimiques. 
Traits généraux topographiques et géologiques des aires de mica. 
Mode de gisement des dépôts ayant une valeur commerciale. 
Description succincte de toutes les mines de mica et estimation de 

leur valeur. 
Bilan de l'industrie du mica au Canada: état actuel et perspectives 

pour l'avenir. 
Statistiques de production et d'exportation: 
Emploi clans le commerce. 
Gisements de cc minéral dans les pays étrangers - particulièrement 

aux Indes. 
APPENDICE.-Hésumé cles lois régissant l'obtention cles propriétés 

minières et l'extraction clu mica clans les diverses provinces. 

Le texte clu rapport devra être accompagné cle dessins montrant cles 
coupes clans les gisements, et aussi d'autres i1lustrations et photographies 
ayant absolument trait aux gisements, à l'extraction et à la production clu 
mica. 

Le point cle me commercial de tous les sujets précités devra êtrr. 
l'objet d'une attention spéciale. 

(Signé) Eugène Haanel, 

M. H rorr S. DE S 1-rnrn, I. :Ji., 
DiYision c1es Mines, 

~fini stère cles illinc , 
ÜTT_\W.A.. 

Directeur cles Mines. 
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LETTRE Jl'ENVOI. 

Au Dr EUGÈNE HAANEL, 

Directeur des Mines, 
Division des Mines, 

Ottawa. 

MONSIEUR,-

Conformément à vos instructions, j'ai visité les diverses aires produc
tives du mica à travers le Dominion, et recueilli de nouveaux renseignements 
et informations relativement aux gisements, à l'extraction et à la préparation 
de ce minéral. 

J',ai l'honneur de vous transmettre ci-joint mon rapport sur ces mines. 

,J'ai l'honneur d'être, Monsieur, 
Votre obéi sant serviteur, 

(Signé) Hugh S. de Schmid. 

ÛTTAWA, le 11 septembre 1911. 
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MICA: 
GISEMENTS, EXPLOITA11ION, EMPLOIS 

PAR 

Hugh S. de Schmid, 1. M. 

Ir TRODUCTION. 

Depuis la publication de la monographie antérieure sur le mica préparé 
par la Division des Mines en 1905, il s'est produit des changements notables 
dans les conditions qui ont trait à l'extraction et à la fabrication du mica 
au anada. 

D'abord, la demande pour le mica a subi de grande fluctuations et a 
atteint son minimum en 1907-08. Par suite de la dépression du marché, 
beaucoup de mines dans Québec et dans Ontario se sont fermées et beaucoup 
restent encore inactive , le. propriétaires ou locataires ne con iclérant pas le 
marché actuel a sez poi:fitable pour permettre de reprendre les opérations. 

Durant l'été de 1910, l'auteur a visité tous les principaux gisements des 
régions de mica d'Ontario et de Qnéhec, et a trouvé que plus de 80 pour 
cent des mines étaient fennée;:; ou illondées. 

Beaucoup cles prétendues "mines" sont de simples puits de surface qui 
ont été excaYés sur de . irnples indications de mica et qni ont été abandonnés 
après quelque mois de travail. 

La valeur réelle des gisements est naturellement très incertaine. Beau
coup d'exploitants halayent le mica vi~ible à la :<nrface et C'el':<cnt clc traYailler 
ans itôt que le paquet ou le nicl est épui é. On ne doit pas naturellement 
~~'attendre que les mineurs clépen eront un capital précieux à exploiter des 
gisements auxquels ils n'ont pas confiance, néanmoin;:;, il est indiscutable 
que beaucoup cle gisements de mica, surtout dans l'aire de Québec ont été 
seulement grattés. 

L'exploitation dn mica est actuellement d'une nature superficielle et 
pourrait clans la majorité dr ces cas s'appeler ;:;irnplement de l'exploitation 
en carrière. Cependant, quand le. gisement. ont été uivi. an moyen de 
puits et cle galeries à clc;:; profondeurs de cent pieds an rnoin;:;, les résultats 
ont bien montré que le mica n"c t pas limité à la surface. 

La nature en nids des gisements de mica i::era toujours un ohstaclc sé
rieux au succès Je l'exploitation. Il n"y a pas de règles ni d'im1ications à 
suine comme dan~ le;:; ca de gîte. <le minerai pour gnic1t'r les mineurs, et 
il;:; cloi\-ent s'en rapporter en grande partie à la chance ponr sninc les Yeims 
clc mica. 

Les sondages à la perforatrice diamantée ont été utile~ quand ih ont 
été pratiqnés: et cependant ccl te mélhoclC' pour détcrm i1wr l ï mporbrncc <le~ 
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zones micafères peut être trompeuse. Par exemple, la nature trè instable 
des gisements est, en elle-même, un obstacle sérieux et peut amener des con
clusions très fau se , si soigneusement que soient menées les opération de 
forage. 

Dans la monographie qui suit, l'auteur s'est efforcé cle compléter autant 
de renseignements que pos ible au sujet cles principaux gisements canadiens 
de mica. La portion principale de ce rapport tend à. donner une liste com
plète des principaux gi ements exploüé jusqu'à pré ent avec un aperçu du 
traYail exécuté aux diverse mine . La partie II contient des renseignements 
techniques quant au mica et à on existence minéralogique et géologique. 
Par suite du grand nombre de mines qui sont inactives et pour la plupart 
inondées, un examen approfondi des ouvrages a été dans beaucoup de cas 
impo sibles. 
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PARTIE I. 

CHAPITRE 1. 

DE L'EXPLOITATION DES GISE:NIENTS DE MICA. 

La nature et l'existence générale des gisements de mica et de phosphate 
présentent des traits si différents des conditions dénotées par ceux d'autres 
minéraux industriels que la réussite de leur exploitation nécessite des mé
thodes d'extraction différentes à beaucoup d'égards de celles qu'on suit pour 
l' abatage des gîtes minéraux. Il n'existe virtuellement pas de similitude 
entre les gisements de mica et ceux cle la généralité de minéraux métalliques. 
Dans ce cas, il faut sui·ue cles procédés d'extraction n'ayant aucun point de 
ressemblance avec ceux qui sont généralement adoptés pour l'exploitation de 
filon. 

En premier lieu, l'instabilité cles veines et zones cle mica est un facteur 
important à considérer dans le méthode d'extraction à employer. Ert puis, 
la nature du minéral est telle que la valeur des dépôts dépend beaucoup plus 
de sa qualité que cle sa quantité; c'est-à-dire que dans le cas de gîtes de mine
rai, une substance minérale .d'une composition chimique déterminée possède 
toujours une valeur qui lui est propre et clépend de cette composition, bien 
que peut-être elle ne se présente pas en quantité suffisante pour être exploitée 
avec Ruccès: mai , clam le cas de gisements cle mica, il peut!' a.vuir de grandes 
quantité::: <le minéral, mais dam; un état ~i bro)·é, :::i c:ontourné, qu'il 11'0IT:re 
aucune Yaleur pour l'usage auquel le mica peut servir. La nature et l'état 
dans lesquels Re trouve le mica existant clans les différents gisements sont 
clone le~ facteurs clétenninants principaux cle lem Yalcur. C'e:::t lïm po~;:.ibi li té 

d'·éYalner exactement ou même approximatil·cment la stabilité cles Yciues de 
mica et, cc qui est plus important, la qualité <ln minéral qu'elle::: pcuYcnt con
tenir. qui a toujours rniR obstacle à l 'exploitat ion profitahle clcs gisements. 
Les filo1rn eontenant dn mica sont Ri :::ourent en forme clc ni <l~. ~·élarg i~sant 
et coinç-ant clc telle fa on qu'il est impossible clc pré1·oir si cc qui paraît au 
J'Our(l'hui un g isement plein cle promc,;:::e::: ne , cra pas le lendemain tout le 
contraire. :Ya.turellcrnent c'est 11ll état rle choses q11i Re présente avcc toutes 
les cxi~tcnces minérale», mais les gisements clc rniea pos:::èclent cette partiru
larité rlé«onrer tantc ;1 11ll haut ilcgré. d cle façon à rc1Hlrc ah~olurnent inutile. 
toute ' les règles générales applicahles aux rnétho(lcs minières. Des filons cle 
mica fa rnrables et rémunérateurs peu Yent persister clans leur cours et. fout 
à roup. ('Omrnerc·cr h t·onten ir 1111e gnrndc qmllltité cle mica ab~ulurncnt ~ans 
Yalcm· ilont .ï pou r ecnt sculerncnt c~t Ycmlnhlc. 

n·nn autre eôté, <l'étroit::: filons eontiennent quelquefois assez clc minéral 
de hante teneur pom ju~tificr une continuation cl'extraction en rlc'.•pit clc la. 



4 

grande quantité de roches qu' il faut déplacer pour extraire une quantité rela
tivement petite de mica. 

Tant de facteurs peuvent nuire à la qualité du mica : l'écrasement, 
sans qu'il y ait nécessairement distorsion mais une tendance à proYOquer la 
séparation des lamelles en mica à rubans; l'insertion de substance minérale 
étrangère entre les feuilles, entraînant l'amoindrissement des cristaux; et 
finalement ce qui est le plus important, la couleur et la nature générale du 
minéral au point de vue de sa convenance pom l'objet auquel il doit servir. 
Un mica foncé, en terme général, n'est pas regardé avec autant de faveur 
qu'un mica de couleur moyenne et il en est de même des espèces très claires, 
qui sont en général plus brisantes moins élastiques et plus pauvrement fen
dables que ce qu'on appelle les micas " ambrés argentés", sil1'er-amber. Il 
faut tenir compte de toutes ces particularités quand on a localisé une roche 
micafère et lorsque l'ouverture de la tranchée a lénoté l'existence de c2 qui 
paraît être des quantités rémunératrices du minéral. Souvent, il y a de petits 
nids de mica excellent près de la surface et ceux-ci, quand on. les suit à une 
profondeur de quelques pieds pétardent brusquement sans laisser aucune 
preuve de continuation du gisement en profondeur. L'aire micafère est cou
verte de petites excavations, allant de ·2 à 10 pieds de profondeur, toutes 
ont été ouvertes sur de petits nids de mica, puis arrêtées, les exploitants 
n'ayant pas assez de confiance clan.s l'aspect du gisement ou autrement, ne 
di po ant pa d'un capital suffisant pour continuer à suivre le fil on. 

On peut V"oir par ce qui précède que l'exploitation des gisements de mica 
entraîne souvent beaucoup d' incertitude et que leur développement, en l'ab_
sence fréqu ente de toute indication pour guider les exploitants est plus sou
vent encore une affaire de chance que dans l'exploitation ordinaire des gise
ments miniers. 

Ce que je Yiens de dire au sujet des gîtes de minerai en général s'ap
plique aYec non moins de force à l'évaluation de leur importance et de leur 
valeur. Tout es ai tenté pour :fixer approximatirement la valeur d\m gise
ment de mica entraîne des diffi cultés tellement graves que le ré ultat est 
forcément incertain, même avec le forage à la perforatri ce diamantée les ré
sultats peuvent induire aux conclusions les plus erronées. Dans le cas cl 'un 
gîte de minerai affleurant à la surface et contena11t certains minéraux, l'ob
t ention de carottes de forage composées cl 'une substance minérale semblable, 
à une profond eur, par exemple, de 500 pieds, immédiatement au-des:::ous de 
l 'affleurement, peut rai sonnablement faire supposer l'existence entre la sur
face et l'endroit de minerai. 

Dans le cas chm g isemen t de mi ca, un e supposition de ce genre serait 
entièrement hasardée. J,e gîte de mi ca Yisible à la snrface peut devenir 
épuisé à une profondeur de 50 à 100 pi eds, ou même de 10 pieds et ]e . fon
ca.ge peut contim1 er clanR hi.en cl es pieclR de roche , térile ou rle roche conte
nant rlu minerai broyé et san~ valeur. anmt cl'atteindre un nutre giRement. 
La tendance des gîtes de mica à exister d'une manière sporadique on en nids 
est cause que l 'évaluation de leur dimen ion est une simple affaire de deYi
nation en laqnelle on ne peut reposer an cnne conAance : et on ne peut arriYer 
à la Yaleur réelle d'aucun g isement sam avoir des résultats palpable. . Le8 
grands gisement~ de mica que l'on a trouvés à la mine J,acey qlÜ appartient 
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à la General Electric Company n'ont été rencontré qu'après de nombreux 
essais tentés par plusieur groupes pour exploiter la mine avec profit. Les 
derniers de ces exploitants ont abandonné l'ouvrage quand ils étaient à quel
ques pieds d'un amas pr_e que solide de mica. Les exemples de l'incertitude 
qui règne dans le développement des gîtes cle mica ont nombreux, et l'on 
peut affirmer avec justesse que dans la majorité de cas, toute tentative de 
donner une évaluation même approximative d'un gisement est une question 
de la plus haute difficulté, et qu'en tout cas, une évaluation de ce genre sera 
toujours d'une valeur problématique. 

L'incertitude qui règne au sujet de la vraie nature et de l'importance 
des gisements de mica a amené les exploitants à suivre la coutume très ré
pandue d'exploiter les gi ements à redevance ou en vertu de prome. se de 
vente. Dans le premier· cas, un tant pour cent des ventes du mica amené 
à la surface est payé au propriétaire aYec ou sans un certain montant d'ar
gent pour location de la propriété et, clans le second cas, l'exploitant tra
vaille le gisement en vertu d'un loyer de la façon ordinaire, pour une pé
riode fixée avec la faculté d'acquérir la propriété à la fin de cette période, 
à certaines conditions spécifiées. Le système est sujet à bien des modifica
tions et les conditions de l'arrangement sont sou vent très peu satisfaisantes, 
surtout pour le propriétaire de la mine. Ce dernier est souvent obligé d'as
sister à l'enlèvement de riches indications de surface sur lesquelles il reçoit 
une maigre redevance et on lui laisse finalement quelques excavation sur sa 
propriété dont aucune ne laisse voir signe de mica. Dans ces cas, l'exploi
tant s'occupe généralement peu de l'avenir de la mine, il extrait tout le mica 
Yisible et laisse som·ent leR omTages clans une position excessivement dange
reuse. Il est beaucoup à regretter que clans la majorité des cas, les gisements 
sont, au début, exploités d'une façon qui est loin d'être satisfai ante par les 
petits propriétaires fermiers, etc. Ce qui aurait pu être cles giRemcnts considé
rables et précieux, est soment abandonné lorsqu'il se présente cles signes de 
rétrécissement des filons. Les prospecteur et exploitants qui viennent en
suite sont inclinés à négliger des existence qui ont l'air d'avoir été excavées 
et exploitées sans succès, tandis que Ri ces gi . ements avaient été tra rnillés dès 
le début en vue de l 'avenir par des homme compétents, munis d'un capital 
suffisant pour s'assurer à fond de l'étendue et de la valeur, il n'y a pas de 
dot!te qu'1me grande proportion de ces existences figureraient aujourd'hui sur 
la füte cl es producteurs. ou Rerait en état cl "être ro1wcrt Ri l'état cl u marché 
k justifiait. L'exploitation heureuse d'une mine c1épend en grande partie 
d'une aclrnini tration i11tclligrnte et économe, et cle la nature des méthodes 
suisies pour extraire le minéral; non seulement avec le moins clc frais pos
sible mais aussi aYec le plnR clc préYision et de soin pour l'aYenir clc la mine. 
Ceci cleHait s'appliquer spécialement au cas des gisements de mica qui pré
sentent des problèmes exceFsiwment difficiles et uniques et qui exigent la 
connaissance du caractère et des paTticularités dn ~·isemcnt à un plus haut 
degré qn ïl n'est nécessaire Yirtuellerncnt avec tout antre t~'pe de gisement 
minéral. 

jfalgré cela, et malgré la position importante occupée actuellement par 
le minéral, portion qui, on peut en être ._ftr, grandira avec l'accroissement 
de la fabrication cles appareils électriques, la majeure partie de mica produit 
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actuellement en Canada est le r endement d'une demi-douzaine de mine parmi 
lesquelles la principale est la mine de la General Electric Co., de ydenham, 
Ont. ·Sauf quelques grandes mines dont plusieur ont été r:ntièrement fer
mées depuis quelques années et dont les autres ne fonctionnent maintenant 
que sur une très petite échelle, les mines de mica de la compagnie qui vient 
d'être nommée, sont les seuls gi ements sur lesquel il se fasse de fra,aux 
importants d'extraction de mica. Comme la 1General Electric Company con
somme tout le mica produit par ses propres mines, le marché est aujourd'hui 
entièrement alimenté par le rendement de quelques grands producteurs. 
Beaucoup des plus petite propriété méritent à peine aujourd'hui le titre de 
"mines"; ce sont simplement de petit puits de 12 à 15 pied de profon
deur et quelquefois moins, creusés dan ùes nids ·de mica. Ces puits ont tra
vaillés d'une façon désordonnée et leur rendement total en une année ne dé
passe pas quelquefois deux barils de mica taillé: on ne peut rlonc pa. les con
sidérer comme des propriétés constituant des r éserves de mica sur lesquelles 
on pourrait tirer en cas de déficit du minéral. Il est vrai que lorsque les 
prix ont une tendance à monter ces petit exploitants s'agitent et traYaillent 
durant quelques semaines sur leurs propriétés. Cette activité est purement 
spasmodique et est souvent dérangée par la culture et autres opérations. Le 
produit de ces mines est généralement Yendu aux petits marchands et aux 
intermédiaires qui agi sent comme expéditionnaires pour les con. ommateurs 
anglais et américains. Souvent aussi ces exploitants ont obsédés par des 
idées erronées au sujet de la haute catégorie et de la qualité supérieure qu'ils 
attribuent au mica qu'ils ont extrait et ils gardent leur petit approYisionne
ment durant de longues année attendant toujours une famine de mica et 
de hauts prix. 

Cette cachette de petites quantités de minéral est très générale dans 
toutes les régions du mica et caractérise bien les méthodes rnesqui11es adop
tées par cette catégorie d'exploitation. 

Quelques-uns cle.· plus gro. propriétaires suivent une conduite à peu 
près analogue. 811r une mine visitée, nous aYons \ 'U un approvisionnement 
de mica s'élernnt à plm de ilOO baril . 

Quand rauteur a fait le tour des di. tricts de mica en 1909, 213 ,ur 250 
ou 85.2 p. c. du nombre total cles mines et des emplacements visités, étaient 
fermés clepui;; plus cle deux ans. ÎJa Yale11r c1e la prodnction de mica cana
dien pour l'année 1910 est portée à 143,-±09, plus du tiers de cette ;;omme 
représentant le rendement d \me seule mine. 

Méthodes Générales d'Exploitation. 

Le plns grand Hombre cle gisements de mica étant aux mains de petits 
propriétairc1<, leur clé\·cloppernent se foi t, non seulement de la manière la 
plus simple, mais encore la plus économique, le but principal étant trextraire 
tout le mien po,.;~ihlc a\·cr le moins de frai. possible. l ,es propriétaire:< ne 
. ongent pa::: qnc les méthodes employées peuvent nuire ])('anC"oup à h1 rnleur 
hentncllc cle la propriété. Beaucoup n'ont pas rle notion::: de l'exploitation 
pratique d le ~uel·è~ clnns le <léYeloppcnwnt <les gisements de mica exige non 
seulement clt•s notion~, mais rnrorr nn jugement aYisé. 



7 

La méthode la plus simple, la plus élémentaire, et aussi la moins coû
teu e est la carrière à ciel ouYert qui donne les ré ultats les plu· rapides et 
demande le moins de système. 

Dans quelque ca où le mica est non eulement en nids, mais encore 
disséminé dan le massif de la roche, cette méthode est probablement la plus 
sati. fai. ante. Mais dans beaucoup de cas le mica suit des filons et des nids 
et alors ce système est très impraticable, car il nécessite souvent l'enlèvement 
de gro amas de roches qui sont entre . les filons et entraîne beaucoup de 
travail accessoire et inutile. Un affleurement de mica ayant été localisé, on 
fonce un puit. à la place même, sou,ent sans faire de tranchée préliminaire 
pour . 'assurer de la nature du gisement, de sa direction générale s'il ~st du 
genre nid, .fissure, ou contact, et si l'on ne peut pa trouv~r une '.11eilleur~ 
place pour foncer. Ces détails intéressent rarement le petit exploitant qm 
fonce on puits au ha. ard et continue à travailler tant qu'il voit des quan
tités de mica rémunératrices ou ju. qu'à ce qu'il soit forcé de quitter à cause 
de l'infiltration de l'eau danR le puits. 

Si l'effleurement est sur le côté d'une arête et si le füon a une direc
tion perpendiculaire à cette arête la méthode de la tranchée à ciel omert est 
habituellement suil'ie ; le filon ou le nid, ;;uirnnt le ca:; étant entaillé en ar
rière dans la colline. Si ce système est exécuté arec pré,·oya11ce, il donne 
un égouttement naturel; mai souvent les excavations sont faites sans y son
ger et les ennuis a 1'ec l'eau . 'en sui vent, nécessitant l'emploi de pompes et 
plus tarcl, l'abandon clu puits. -Une particularité clos giRcmcnts en nülR c'est 
qu'il donnent un égouttement naturel, l'eau s·cnfonçant habituellement pour 
di,:paraître et canRant p::t~ d'ennui. Ces gisement:=: plaisent aux rni11cuff, 11on 
seulement pour ·ctte raison, mais encore parce qu'elle eRt regardée comme 
une indication nullement favon1ble de l'existence cle mica 011 profondcuT. 
Ceci pro1·icnt de cc que l'eau de surface dissout le Templissagc en calcite des 
nids par la formn,tion cl'.aTtèrcs d'égouttement qui conti u ucnl quelquefois à 
des profondeurs considérables. On trouve fréquemment que tout le remplis
sage eu calc:ite clc~ nid~ cle surfa c·e est cl isso ut, Je;; cal'ité,; co11temrnt de la 
YaRe et clu . ol de surface où il y a clcs cristaux cle mica primitil'emcnt rlis"é
minéR clans la calcite. 

Dans le ca,s de .filons bien nets cle mica qui aH\eurcnt clans u11c région 
bien hoTizontale au sommet d'une colline ou que l'on trou1·c sur le c:ôté d 'une 
arête ayant une clircction parallèle au cours dn filon on c·rcusc clcs tranchées 
Otfferlcs. Q·uelquciois plusieurs puits sont foncés à intenallcs le long du 
filon, puis ils sont rejoints en enlc-vant la roche entre eux. D'autrc•s fois le 
fonçagc peut être opéré simultanément de la . mfacc le long clu filon. ou bien 
Ul1 puits est foncé jusqn'à une profondeur cle 25 pieds à peu près, croù l'on 
suiL le filon (lani:: la clire<:tion opposée. Dans quelque:< l'a:<, à moitié (lL' la 
profollllcur on i 11~c'·rc clc•,; support;; :=:m· k"quel,.; 011 ('()llstn1 it clcs planC"her" et 
le trarnil arnnce par échelons, simultanément l'll cle"su:;; et en dessous. Ces 
tranchées ù ciel ouYcrt atteig11cnt sou1·c.11t. une lo11gucm ron,.;idérablc et sont 
pouf"sées à une pro[ornleur clc 80 à 100 pied;; . 'Elles sont hahihic•llement à 
peu près YeTticalc., mais sont quclq11cfoi . rrcu"ée. sHr 1me lég(·rc inclinaison, 
suirnnt le plongement clH filon. Dan" lc ca" clc Yeincs normal'. clc mif'a, le;;; 
excarntions ont de 8 ù 15 pieds cle largc•ur. la coupe moyenne du filon dé
pasRant rarement cc dernier ehi ffre. 
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Assez sou vent il y a un certain nombre de veine parallèles assez rap
prochées les unes de autres et dan une mine que nous avons visitée, il y 
avait plus d'une douzaine de ces tranchées découvertes creusée">, sur une li
sière de terrain large de moins de 200 pieds. Dans ce cas l'extraction souter
raine au moyen de gradin. à directions tran versales entre filons aurait eu 
beaucoup d'avantages sur le travail à ciel ouvert. 

Qruand lm gi ement est de forme irrég1ùière et n'est pas enclavé clans 
des épontes, mais se compose de nid de mica relié quelquefois par d'étroites 
fi ures n'ayant pas de direction définie, on fonce habituellement des puits 
au ha ard sur des indications de surface, pui on uit le gîtes de mica avec 
des galeries inclinées et horizontales le long des veine donnant le plu de 
promesses. Cette méthode entraîne souvent l'enlèvement de grandes quantités 
de roche stérile et e t néce airement coûteuse. De plus, elle rend ces exca
vations assez dange1'euses après qu'on a atteint une certaine profondeur. De 
fait, des puits ont clû être abandonnés pour cette raison après avoir atteint 
une profondeur cle 35 à 50 pieds. Les excavations de ce genre ont de forme 
très irrégulière, se retournant en diverses directions et pénétrant sous des 
couvertures de gneiss ou cle pyroxénite stérile. La catégorie de gi ements cle 
mica en nids et en fissures est certainement la plus clif·ficile à exploiter avec 
succès après une certaine profondeur et le fait est, malheureu ement, que le 
plus grand nombre cles existences de mica ont de ce genre. Ce que l'on 
appelle la catégorie des gisements de contact présente cle traits plus sem
blables à ceux que possèdent cles Yeine bien nettes. La différence principale 
consiste en ce qu'elles ont généralement une plus forte étendue latérale que 
les Yeines, mais cependant ce n'est pas toujours invariablement le cas. Ils 
paraissent aussi caractéri ·és par les gros amas de calcite qu'ils contiennent. 

Ces gisements possèdent des épontes bien nettes et 8011t généralement 
exploités d\me façon semblable aux veines, c'est-à-dire, par gradins depui 
la surface. Toutes ces méthodes c1'abatage à ciel ouvert ont beaucoup d'in
conYénients, le principal étant l'enlèvement d'une i grande quantité de roche 
morte et de plus, il ne peut pa. s'exécuter efficacement d'extraction durant 
les mois c1'hirer. nfalgré CCR incorn·énients, le plu grand nombre des mines 
sont exploitées à ciel om-ert, même quand les opérations ont sortie du stage 
de rexploration. Dan:< quelques cm; assez rares, quelques galeries latérales 
ont été pratiquées clans les côtés cles arêteR montrant de affleurements cle 
mica, mais ce système est rarement suiYi. Dans le peu cle cas où l'on a 
exécuté de l'extraction souterraine, la méthode usuelle est cle foncer un puits 
soit Yerticalernent, soit plus souYcnt à une inclinaison ur une éponte du gise
ment ;:;i celui-ci est du type filon ou contact . Ce puit est descendu à quelque 
profondeur ju qu'à cc que l'on rencontre ce qui peut être regardé connue un 
gîte farnrablc de mica, et cle là on mène des galeries le long de la ligne du 
gisement ou clam le ea d\m filon extraordinairement large, aussi, clans une 
direction latérale. 

Quand le mica Yisiblc a été extrait on fonce du point atteint un autre 
puits ,·ertical ou incliné et on mène d'autres galeries le long du gisement. 
Cette méthode donne aux ateliers une tournure d"échelons et c'est la meil
leure façon d'exploiter de;; gisements de ce genre, car elle permet de prati
quer des niveaux dans les zones de mica, et de con"trnire des remontages 



9 

s'il le faut. Dans quelques cas, on a foncé un puits vertical sur un gîte 
riche de mica et mené cles niveaux à diverses profondeurs dan les deux di
rections depuis le puits. Très peu de gisements cle mica du type nid ont 
été exploités au moyen cle travaux souterrains. L'abatage cle ces gisements 
est rendu très difficile et souvent impraticable par la nature irrégulière des 
gîtes cle mica. Quand on l'a e sayé, la conduite à suivre est cle foncer un 
puits incliné sur un gîte cle mica et d'extraire tout le minéral visible. Puis, 
les puits ont continués et cles galeries ont menées dans cli verses directions 
dans l'espoir cle frapper d'autres gisements. On continue à appliquer ce sy -
tème jusqu'à ce qu'on ne trouve plus d'indication cle mica. ·Ce mode d'ex
ploitation présente ce très grave inconYénient que souvent il lai 1<e la mine 
dans un état très dangereux et empêche cle reprendre plus tard les travaux 
sans néce iter cle grandes dépenses cle temps et d'argent. D'après ce qui 
précède, on peut se rendre compte que rexploitation cle gisements de mica 
en nids s'accompagne généralement cle beaucoup cle déchets et aboutit souvent 
à l'abandon comme improfitable après avoir atteint une profondeur de quel
ques pieds. 

FOR.\GE A L .\ MAClllKE ET A LA :>II.A.IX . 

La nature particulière clu mica et le soin qu'il faut apporter à son ex
traction ne permettent pas d'avancer aussi rapidement que dans les autres 
exploitations. Il faut s'occuper beaucoup de l'emplacement cles trous cle son
dage qui sont choi. is non seulement de façon à ameublir autant de roéhe que 
possible, mais spécialement de façon 1à endommager les cristaux le moins 
possible. A cette fin, il se pratique peu cle trous clans la paroi d'attaque et 
ils sont en général peu profonds et chargés légèrement, sauf là où la roche 
morte est enlevée. Dans les mines plus grandes, qui sont outillées cle ma
chines, on emploie cles perforatrices à vapeur et à air, mais la proportion 
cle ces mines est relativement faible. La perforation à la main est cle règle 
générale, la roche qui enclave le mica est selÙement ameublie pour être ensuite 
enlevée au pic. Ce système permet seulement d'avancer lentement mais il est 
essentiel pour sortir les cristaux de mica en bon état. La perforation à la 
main s"exécute le mieux par la méthode à double bras aYec deux frappeurs et 
un tourneur à chaque perforatrice. Cette méthode est suiYie dans toutes les 
grandes mines, la méthode à bras simple étant employée dans les petites mines 
seulement. En employant des forêts ·de 1" et cles marteaux cle six à sept 
lines, trois hommes dans le pyroxène dûr devraient faire en moyenne 15 
pieds par journée cle 10 heures, au prix de 30 à 35 cents par pied . La pro
fondeur cles trous clépa::-se rarement 4 pieds. Quand la perforation à la ma
chine se fait au moyen de la vapeur, une perforatrice dcnait faire en moy
enne -15 à 60 pieds par jour: a1·cc l'air comprimé, la rnoyenlle e::-t un peu plus 
élevée. Le prix du pied qui dépend un peu clu prix clu combu tiblc clans le 
district va cle 17 à 25 et en plus clc l'usure et fatigue de la machine. Dans 
la majorité des mines plus petites qui emploient des perforatrices à la ma
chine, c'est de la vapeur qu'on emploie. Ceci est cll't à ce que beaucoup d'ex
ploitants sont obligé dans tous les cas d'installer de petits générateurs clans 
leurs puits et pour cette raison emploient la Yapcur pour leurs forages sans 
encourir la dépense de construire un compresseur. 
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La majorité des perforatrices employées dans les mines visitées sont du 
type Ingersoll Rand. 

S.A.UTAGE. • 

L'explosif le plus communément employé est la· dynamite contenant 
35 à 40 pour cent de nitro-glycérine et qui coùte 16 à 18 cts la livre. Dans 
quelques mines on emploie de poudres à explosion brevetées, mais ce sont 
des exceptions. 

L'allumage se fait à la fusée ou à la batterie, les deux méthodes étant 
souvent employées clans la même mine, d'après les aYantages qu'elles présen
tent pour chaque ca en particlùier. Quand il faut enlever de la roche morte 
on se sert généralement de l'allumage à la batterie, parce qu'il faut éparpiller· 
la roche la plu possible; mais s'il faut faire exploser cles trous légèrement 
chargés dans le voisinage du minéral précieux, l'allumage à la fusée e t géné
ralement employé parce qu'il permet de faire exploser p_lusieurs charges suc
cessivement. Ceci tend à empêcher la fragmentation et l'endommagement 
des cristaux du mica, considération très importante. 

Le coût du sautage ·à la dynamite dans de la pyroxénite dure et dans 
les grandes drifts est approxirnatiYement de 5 à 7 cents par tonne de roche 
brisée. Dans l 'exploitation à ciel omert, le coût est moindre et ne doit pas 
dépasser 4 cts la tonne. La pyroxénite, bien que normalement elle soit une 
roche relativement tendre, étant grossièrement cristalline et facilement frac
huée, sub it encore des rnriations considérables cle composition et cle nature 
et est quelquefois très dure. Cela arrive surtout quand les dykes contiennent 
de. zones acides ou des "cailloux." Ces zones sont souYent composées prin
cipalement de quartz et cle feldspath, en proportions Yariables, tandis que 
clans d'autres cas, le quartz est si fréquent dans le massif de la roche que le 
forage à la main devient excessivement lent. Ces zones acide contiennent 
rarement du mica et sont enlc'Yées seulement quand c'est absolument néces
saire. D\m autre côté le mica est assez souvent associé ·à des gîtes consi
dérable~ cle pho~phate, ce qui. accélère matériellement l'aYali'cement des tra
vaux. 

lŒLÈYE'.lrEXT DES DÉBRIS. 

]/opération qui su it le sautage est l"enlhcment des roches b1isées, 
clu puits, pour les porter à la hakle et simultanément le ramassage des feuilles 
et clcs cristanx de mica. 

Pour les caiTières à ciel ouYert dont le plancher est au niveau de la sur
face de la halde les débris sont généralement chargés ur de petits wagonnets 
à hasrnle qui circulent habituellement sur nne Yoic ferrée . mais plus sou
Yent, llan!'; les petite;; mine" ~ont de ,.;imples brouette;:. On le,; remplit de 
roches et de minéraux et on les envoie aux halcles ou aux hangars de cassage. 
Dan:; quelque~ mines on emploie cles ci1,ières à main auxquelles ont atta
chée;:; clc11x morc:eaux clc bois en forme de brancard . Ils néccssi tent naturel
lement <leux porteurs et on ne Je;:; emploie que lorsq11e l'établissement c1 \me 
chèn·e ou lïm;tallation <I"un trmmrny sont impraticable. La roc:hc mobile 
est généralement abath1e au moyen de marteaux et de coin;:; et quelquefois 
lle pil's. De,.: pelles d dps fo11rehe,.: ordinaire,.: ;.:011t employée;:: pour enlcYer 
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les débri s plus petits et le mica est recueilli à la main à mesure que les tra

Yaux avancent. 

APPAREILS DE HISSAGE. 

Dans les cas les plus ordinaires où des puits plus ou moins profonds ont 

été foncés verticalement sur un gisement de mica, il faut adopter quelque 

mode de levage. Ce sont les treuils à main, les grues à vergue actionnées par 

manège à cheval ou par traction directe, les treuil à npeur actionnant des 

grues à vergue ou les élévateurs à câble. Ce dernier type n'a été houvé qu'en 

un seul endroit, clans un ciel ouvert cle l'étendue de Québec. La m éthode la 

plus employée est la grue à vergue avec treuil à cheval ou à vapeur, ce der

nier étant le plu ordinairement employé. La grue à vergue pré;;ente l'arnn

tage de pouYoir être érigée simplement et à bon marché et de pouroir :::e dé

placer facilement cl\m end1:oi t à un autre. Les modèles les plu petits et 

les meilleur marché sont construifs en bois grossier abattu près de la mine, 

tandis que les plus grande et plus compliquées sont faites de bois carré 

choisi. Le rayon, action d'une grue à vergue dépasse rarement 30 pieds et 

sa force est naturellement réglée ;;ur celle des support du m ât. Les godets 

employés aYec les grues sont habituell ement en bois, souvent d'anciens barils 

f, pétrole d'une capacité d\rne demi-tonne à peu près. On emploie pour 

le levage des cables en fil cle fe r d\m diamètre de f' à l". T,es treuils em

ployés consistent en tambours en bois de 5 à 8 pieds de diamètre, action

nés par un cheval. Plu Rou 1·ent on emploie la traction direc:te, le chc1·al 

tirant en ligne droite en R'éloignant clu puits. Dans les puits profonds, ce 

sont des treuils à vapeur qui actionnent les grue de grande dimension et 

massi1' es. Dans quelques mines plu. ronsielérables le hi ssagc direct au ·moyen 

d\m cadre de poulie remplace les g rues, l'élérnteur lennt de petits wagons 

ou godets qui courent sm une \'Oie à brnncs in clinée. D e petits ronleanx :;:ont 

attachés sur le mur, si c'est néce~saire pour porter la corcle cle Jcyage. 

Les élérnteu n; à câ ble sont empl oyés clan. les grandes m incs srn lcment 

oü il y a beaucoup de mincnü à manutentionner. Cc modèle cl'élérntcur con

siste arnnt tout CH un câble tcnclu dauf' une r1ircc:tion in clinée en traYcrs 

du puits. La partie R11péTi curc dn ci\ ble e::;t attachée au "ommet <i'u11 rnàt 

solidement con;:truit co11sistant en un échafaudage R'amincis>:ant par le haut, 

en bois ou en acier. L'extrém ité inféTicurc c~t attnehée il <l<'f' darn,;on", en

foncés clans la rorhe f\ lll' r cxtrémit.é oppo~éc de J'excaYatioll . Le Jung- du 

câble court un chariot commandé par une corde qui permet cl' opérer le le-

1·agc clc Lout endroit si tué Ycrtica lerncnt ou presque Yertiea lern e11 t e 11 de~::;ous 

clu câble. C'es câbles pem·ent êire tendus sm des largems tlc plu"ienrs c;en

taincs <le pied", ib ><mit fa it,.; t•n ac;it•r fonclu et onL 1 ~" ;\ :.!f' Le~ câhlcs 
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de levage mesurent t" à if' de diamètre et ressemblent à ceux qui ervent 
pour les grues à vergue. La Fig. 1 montre la forme la plus imple d'un de 

Fm. 1.-Cable aérien à lever. 

ces câbles aériens. Le chariot (d) circule sur un câble (a) et sa position in
férieure extrême est fixée au moyen d'un butoir ( c) qui est commandé par 
une corde séparée (k) . Le câble de levage (b) sert aussi à faire monter et 
descendre le chariot sur le câble, tandis que dans d'antres appareils, on se 
sert à cette fin d'un câble séparé. Pour offrir a ez de résistance afin que le 
chargement soit leYé avant que le chariot commence à circuler ur le câble, 
il faut que celui-ci soit suffi amment incliné, puis le chariot chargé s'arnnce 
jusqu·à un arrêt ( e) situé au-dessus du point de déchargement. Pour que 
l'appareil fonctionne bien lïnclinaison ne doit pas être moindre de 30°. En 
arrêtant le chariot à un point quelconque de son parcours le long du câble, 
le chargement peut être abais é et déchargé après quoi le chariot e t relaché 
et peut descendre le plan incliné jusqu'au butoir ( c). Il est généralement 
nécessaire d'avoir un crochet ou articulation ( e) pivotant autour d'une 
griffe en bois sur le câble au poillt de déversement. Cette articulatio)l e t 
le»ée au moyen d'une corde (f) et on la laisse retomber sur le crochet à 
rextrémité supérieure du drnriot cwant de le dérerser pui ~· elle est relevée 
pour lui lai~:::er redescclldre le câble. 

Qnancl il y a un troi,.i èmc 6 1ble pour faire monter et c1csceudre le chariot 
le long ll u ci'tble,011 peut l'C dispenser cles arrêts (c) et(c) . Cetroi' ièmeeâble 
ou câble de chute est enroulé à la même Yitesse que le câble de levage après 
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que le chargement a été levé. La Fig. 2 montre le type ordinaire de chariot 
employé avec les élévateurs à câble. 

FIG. 2.-Cbariot pour levage par cllble. 

Au lieu de godets de fer ou 
de bois on emploie quelquefoi 
pour le levage des plateaux sans 
profondeur de bois ou de fer. Ils 
mesurent 3'-0" X 2' -6" et ont un 
pied de hauteur, avec une extré
mité ouverte et les deux côtés 
arrondis en forme de cuillère. 
C'es plateaux sont suspendus avec 
trois chaînes, les supports des 
deux côtés étant fixes et la troi
sième, on chaîne de cl ernnt, pou
vant se détacher pour basculer. 

Les treuils à vapeur que l'on 
emploie sont du ty}Je à un et à 
deux cylindres et sont presque 
toujours petits car on n·a pas de 
grandes profondeurs à atteindre 
'et il n'y a jamais de grandes 
quantités de matières à leYer. 
De. godets de levage, le. matières 
clc cléchet sont vidées dans les 
wagonnets des halc1e. ou clam le 
raf; de grue à vergue ~ont balan
céef; rlirecteme11t sm les halclcs. 

Les quelques mines qui se 
senent cle tramways sur rails 

l<°IG. 3.-Plateau de leYagu emploient pour lenr con;::truction 
des rai l ~ d'acier allant rlam les 

19 line à la Yerge. Les hangars cle cas;::age ;::ont généralement ;::itués près 
des puit et le mica y est apporté soit sur des trucks ou plus so uYent porté 
à bras clans des boîtes, etc. 
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COUT D'EXTRACTION. 

Il est virtuellement impossible de générali er sur ce sujet attendu que, 
par suite de la nature variable des gisements que l'on rencontre dans des 
mines mêmes d'un même endroit, le prix doit présenter une grande marge 
de différence. M. Cirkel donne cependant les chiffres moyens uivants pour 
les dépenses d'une mine qui au moment où il écrivait en 1904 avait été un 
producteur constant depui quelques années. L'échelle des salaires e t restée 
à peu près la même et les chiffres cités donnent une assez bonne idée du prix 
que coûte l'exploitation d'un gisement moyen de mica. Mais comme nous 
venons de le dire de nombreux facteurs se combinent pour faire subir à la 
dépense des fluctuations considérables et dans les mines humide , par ex
emple, le pompage peut érieusement augmenter la dépense. 

A propos de la mine en question qui était apparemment située dans 
l'aire maîtresse du mica, c'e t-à-dire dans une partie accessible du pays, M. 
Cirkel fait remarquer: 

"Ce gisement constitue lme accumulation :filoneuse de cri taux de mica 
qui quelquefois étaient c1'u11e qualité si inférieure qu'il ne pré. entaient dan 
une grande proportion aucune valeur pour le marché. Mais le filon donnait 
aussi de beaux cri . taux quelquefois en grande quantité, si bien que, à tout 
considérer, la mine était exploitée avec bon uccès. La profondeur était de 
150 à 190 pieds et le gisement était excavé au moyen de grande galeries, 
les gradins et le galeries s'exécutant généralement simultanément. Le fo
rage et le hi sage f:e faisaient à la machine. Le travail se faisait en deux 
relèYer.; et le hissage se faisait seulement durant la relève du jour. La dépen e 
moyenne à cette époque, par jour, pour douze moi consécutifs a été: 

2 Foreur;; à Yapcur. . . . . . 
2 Aides ......... .. .. . 
-t Boueux ........... . 
2 Machinistes . . . . . . . . 
2 Gamins à perforatrice . . ... .. .. . 
2 Homme à godets . . . . 
1 Forgeron et un Aicle. . . . 
1 Homme et Cheval . . . . . . 
1 Contremaître. . . . . . . . . . . . 
n~·namite et matériel de ~autage.. . . 
Combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. \.n tres ma té ri anx et approl'i::;io1rnemen ts. 

Dépenses totales par jour .. 

$3.50 
3.00 
5.20 
3.50 
1.20 
2.:;o 
3.00 
1.' .) 
2.50 
·kOO 
5.150 
2.00 

. . $37.65 

rne n10YCJ1ne de soixante tonnes de roche étaient hissées par jOUT et le 
rendement cl~ mica façonné au pouce était cle 600 livres. ronpe fl e 1" X 3" 
en montant. l .er.; <léprn~l'R payées par jour pour casr.;age étaient en moyenne 
de $10. et de cette façon. la dépe11~e journalière totale à la mine était flc 
$+7.n:; on . 1.)8 .. 3 la tonne. on il faut ajouter les dépenses générales d'af
faire~. ac1mini;:tration, ,assurances . bureau . etc ., s'éle,·ant rhtns le cas présent 
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approrimatiYement à $150. par mois ou, en faisant le calcul sur une produc
tion mensuelle de ept tonnes et ùemie: $20. par tonne. 

ne tonne de mica façonnée au pouce, des dimension 1" à 7" en mon·· 
tant était donc établie à un coût moyen ùe moins de $179. Mais cette somme 
ne comprend pa le travail de prospection et d'exploitation qui, dans tous les 
cas à peu près se poursuivait en même temps que l'exploitation en profondeur. 

FACTEURS RÉGISSANT L'EXPLOITA.TION DES GISR\IENTS . 

La valeur des gisements de mica dépend donc de plusieurs facteurs dont 
il faut tenir compte si l'on veut se faire une ridée ùu succès possible de l'ex
ploitation. Dans quelques cas on peut recouvrer avec le mica de grandes 
quantités de phosphate de haute qualité, ce qui augmente naturellement la 
Yaleur de la mine. Dans quelques mine qui donnent seulement du mica de 
basse qualité le phosphate recouvré permet de faire marcher la mine et on 
pourrait les appeler des mines de pho phate. En règle générale les exploi
tants se linùtent 1à la production oit du mica soit du phosphate, le minéral 
moins abondant étant recueilli connue sous-produit. Dans quelques cas ce
pendant, on s'occupe également des deux minéraux et quand on trouve des 
gîtes de phosphate contenant peu ou point de mica, on les suit et on les ex
trait. Comme nous l'avon. déjà dit, le principal facteur déterminant de la 
valeur d'une existence cle mica n'est pas tant la quantité de minéral préRent 
que la qualité ou la catégorie. Beaucoup cle gisements ont été abandonnés 
à cause cle l'état d'écrasement clu mica trott\'é. La rnleur des feu ille;; cle mica 
dépendait en grande partie autrefois cle leur taille. Ceci est nai pour le mica 
ambré ou le mica blanc ou musco1·ite, hien que clans ce dernier c-a:o:, ;;i le 
minéral cloit être ernploYé aux poêleR. etr . la taille . oit une condition essen
tielle. Les enclaYes de substances étrangères donnant aux feuilles un asped 
bigarré ou tacheté enlèvent sonvent à la rn11scovite beaucoup cle sa 1'aleur 
commerciale. Pour la phlogopite on mic·a ambré, la mi;::e Rur le manhé cle 
mica en plaque a permis d'utiliser beaucoup de mica qui éta it antrefois rejeté. 
Les mines qui produisent beaucoup cle petits cristanx sont anjourcl'lrni ex
ploitée::; aYec profit . tancliR qu'autrefois elles éta ient abandonnées comme Rans 
rnleur. LeR noul"canx emplois cle,; plus petiles catégories cle mica ont per
mi;; cle retirer cleR lialcle;; cle 1·ieille1< mine;.: de mica et c1e pho,;p\inte heau(;oup 
de minéral préc-ienx et il n'~· a pas aC'h1ellement heauc·oup clc' C"e,; halck 
qui n'aient paR été Tctonrnées à 1lne époque qnekonque. pom lr mica qu'elles 
contenaient. De fait, quelques rxpl oita11t~ ont tromé plu;:: profitable cL1c
qnérir et d'exploiter cl"anciennef: haldeR clc mine;; p\ntôt 'llle r1c ri~quer le 
clél'eloppernent cle 11om·eanx µ:i~erncntR . La Yaleur clu mi ·a "ambré" dé
pend m1 peu cle ~a «oulenr qui rn cln prc;::que noir qna11cl h' mi116ral approche 
<le la hiotite eomnw ('Ompo;:: iti on . au jau11e elair. l,c" clcux: t>xlrêrne~ ~ont 
reganlô" a\·cc cléfa\·eur par le cornmerC"e. ln prôférence exi"tant ponr la c:on
lenr mo.Yen11e ou ce que l'on appelle le "mic:a amhré-argnté .. qni f:l' paie le 
plu, au! prix. :Jfalµ:ré l'apparition cln C"arton mil'a qui utili~l' 1, mirn cle 
plus petite taille. le•,; feuille~ cle grall(le climen~ion continuent ù être les plus 
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précieuses. Le mica est classé ou gradué en felùlles de dimen ion sut
vantes :-

l" X l" 
l" X 2" 
l" X 3" 
2" X 3" 

2" X 4" 
3" X 5" 
4" X 6" 
5" X 811 et au-dessu . 

Le classement se fait uivant la couleur et il est toujours plu facile de 
disposer d'envois de mica d'une teinte uniforme que cle paquets mélangé;; 
contenant des espèces foncés et claires. Quelques mine produisant deux ou 
plusieurs qualités de mica et il n'est pas rare que des cristaux de deux puits 
espacés de quelques pieds selùement diffèrent beaucoup de qualité et de qua
lités de fendage. 

Il est difficile de tracer une moyenne des pourcentages des diverses ca
tégories de mica produites par une mine cle façon à en faire une affaire 
rémunératrice. Quelques gisements donnent presque uniquement de petites 
feui lles et d'autres, une proportion exceptionnelle de grande , mais la pro
portion est généralement si variable qu'il est impossible d'établir llD tableau 
bien utile. 

On peut cependant dire, en gros, qu'en prenant la moyenne des diffé
rentes mines de mica du pays, la plus forte proportion donnée par le tout 
,·enant de la mine est de la catégorie 1" X 3". 1:•aintenant qu'il a urgi une 
demande pour la taille de 1" X 1" cette catégorie con titue une proportion 
importante de la production de beaucoup de mines et on peut évaluer en 
gros que sur le rendement total de la généralité des mines, 50 pour cent est 
de la catégorie 1" X 1"; 25 p. c. est de 1" X 2"; et 3.5 p. c. 4" X 611 et plu . 
Les dimensions pour les catégories de mica données plus haut ont trait à de 
la matière nettoyée et façonnée au pouce qui est habituellement fendue en 
plaques ayant jusqu'à 8 " d'épaisseur. La dimension des cri taux sortis de la 
mine ne donne, souYent qu'une idée très grossière de la dimension finale des 
feuilles nettoyées et fac:;onnées . Quelques cristaux donnent des tailles pro
pres presque jusqu'aux bords et sont très peu dérangés par des enclave qui 
nuiRent à leur qualités de fendage. D'autres au contraire peuvent être de 
bonne qualité pri brutR. mais au nettoyage ne donne du mica que de la plus 
paune qualité. 

F n mica qni Re fend proprement permet de réaliser une grande économie 
de rnain-rl'œu\Te, car il faut beaucoup moins de temps aux mesureurs pour 
fendre et fac:;onner les feuilles. En dehors de la qualité et de la catégorie du 
miea produit par une mine, la quantité de minéral ex i tant clans la roche 
est naturellement une cho e importante pour la réus ite de l'exploitation. 
Là encore, le pourcentage néce saire pour faire de la mine une entreprise 
profitable dépend des traits locaux du gisement en que tion. Les carrières 
à ciel onYert s'exploitent à bien moins de frais que le puitR profonds, mais 
clan les deux cas, l'extraction du mica entraîne l'enlèYement de quantités 
rrlati1·emcnt conRiclérables cle roche. EYidemment auRsi, clans le cas d'une 
mine produisant du mira clc petite taille et à bas prix la quantité de déchet 
sera beaucoup plm eon;:iclérahlc que dans 1me mine donnant un fort pour
centage de grandes feuilles. 
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Comme une feuille cle la catégorie de 1" X 2" rapporte à peu près la 
moitié clu prix cles feuilles 1" X 3", la quantité de ces premières nécessaires 
pour. réaliser le même prix devra être double des dernières sans s'occuper cle 
la dépense adclitionnelle pour nettoyer et façonner la plus grande quantité. 

Généralement parlant, pour une mine ordinaire, où il n'y a pas cle diffi
cultés extraordinaires et où les ouvrages n 'atteignent pas cle grande profon
deurs, un rendement moyen cl e25 livres de mi ca façonné de la catégorie 1" 
.X 2", par jour et par homme employé clans la mine, pourrait donner une ex
ploitation profitable. Dans le cas cle mines profondes et exceptionnellement 
hwnicles, le rendement requis devrait être plus élevé. 

La valeur commerciale courante des diverses tailles de mica ambré est la 
suivante : le prix cotés ]es plus bas. r eprésentant les prix payés pour les qua
lités inférieures et plus foncées et les plus hauts ceux qu'on retire des feuilles 
cle meilleure catégorie, ou ce que l'on appelle mi ca "ambré-argenté." 

1" X 1" 3 ~- 5 cent<;· la lb. 3" X 5" 75 -8.') cents la lh. 
1" X 2" 7-10 " " 4" X 6" $1 .00-$1.25 
1" X 3" 14-20 " " 5" X 8" $1.50-$1. 7 5 
2" X 3" ±0-±5 " " au-dessus cle 5" X 8" $2.00 
2" X 4" 60-65 " " 

Bien que la musco1·ite ne soit pa. consid érée comme capable cle senir aux 
mêmes usages que le mica phlogopite, elle pos::;ècle cependant une rnleur com
merciale qui n'est pas beaucoup inférieure à celle du mica ambré. J,a qualité 
des feuilles e t plus exposée à être g-fttée par des taches de fer que cela n'ar
ri 1·e avec la phlogopite, mai ::; le" meilleure,; catégories <le mica blanc, c'est-à
dire, les feuilles claires et sans couleur ont actuellement une \aleur à peu 
près égale à celle qui est cotée pom les catégories inférieures de mica ambré. 

Tlexploitation des g isements de rnu RCOY itc produisant des fouill es clc 1" 
X 3" au plus comme renclement type est Yirtnellcment horn clc question en 
Canada à cause de l'éléYation du prix de la main-cl'œuvrc, bien que ces es
pèces puissent être exploitées aYec profit clans 1'1nclc et clans d'autres pays 
de l'Est où la mai n-cl'œu\Te est bon marché. T,es meilleures qualités cle mu,;
covites peuYent encore atteindre cle phis h auts prix pour être employéeR aux 
poêles et inchrntries semblable., les prix cotés ici étant ceux que paient les 
fabrican ts cl e carton mica, etc. 



CHAPITRE II, 

ETAT DE L'I~J:>"C 'TRIE DU MICA. 

L'Approvisionnement Mondial et la Production du Mica. 

Actuellement, l'Inde, le Etats- nis et le Canada constituent les trois 
principaux pays producteurs de mica du monde entier, les deux premiers 
founussent la muscovite et le troisième, la phlogopite ou mica ambré. On 
peut aYoir les chiffres relatifs au rendement de ces trois pay , ain. i qu·à celui 
d'autres producteur di 1·ers en Yaleur, mai pas en nombre de tonnes. Comme 

• la différence cle Yaleur de la musco1'ite et de la phlogapite pri es l)ar unité 
est considérable et comme il exi te cle plus cle grandes divergences entre le 
différentes catégories et qualités de mica ambré, le chiffre donnés clan les 
divers tableaux ne peu1·ent pa. servir pour établir des évaluations exacte 
clu nombre de tonne~ extraite par pays en particulier. De plus, dans le 
cas du Canada, comme les pouvoirs législatif. ne prêtent aucune assistance 
pour obliger les exploitants expéditeurs, etc., à faire des rapports vrai et 
exacts de la production, les chiffres donnés s01it nécessairement discutables 
et clans beaucoup cle cas seulement à peu près correct . On peut Yoir ainsi 
que les exploitations totales annuelle dépassent de beaucoup le rendement 
annuel total. Bien que clans une grande mesure, ce fait soit dû à ce qu'une 
grande partie de la matière exportée a été transformée en articles de com
merce, carton mica, etc .. il proYient aussi cle ec que les proclucteurn ac
cumulent ROuYe11t de grandes provisions de mica. qu'ils coni:;enent durant de 
longues période.. T.es rapport qui indiquent l'existence de cc mica pement 
être fournis . soit clans l'arn1ée où il a été extrait ou encore dans l'annér où 
il est expédié de la mine et beaucoup de temps peut s'écouler entre ces datei:;. 
Dam J'interrnlle la mine se ferme. Tl est faci le de concc1·oir que, clans le 
cas <le grand ~ app r·oyisionnements de mica, leR rapport de production fourni . 
durant une période <l'acti1·ité minière d les rapports d'exportation quand les 
mines sont inacti1·es dans une grande meRurc pem·ent facilement l réi:enter 
dC':< anomalie;: app<1rentc;.:. 

rnc autre f'Ollr(·C llü eonfu;.:ion réi<ille <lan,; le fait déjà signalé que tous 
leR rapports <lL' proclnC'tion et d'exportation. quelleR que soient la catégorie et 
la valeur rcRpecti1·e clu minéral, F<ont groupés ensemble sous le titre significati1 
cle c. :Jfio1 .. . l)e c-ette façon . leR chiffre:; a)·ant trait à une mine pem·ent • C 

rapporter au rniC'H netto~-é et f.açonné, tafüli,- qu ·un autre producteur peut 
expéclil'r dn min{·rnl c·a:<sé gro:::sièrcment. la rnleur e:::timée de ce dernier 
étant naturellement simplement nominale. Tant qu.on n'aura pa. trom·é le 
moyen crobtt'n i r clp,; rapports pl us complds et plus 8péc-i fi que;: des procluc-
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teurs et des expéditeurs, relativement au tonnage et à la vapeur du mica 
manutentiom1é, le chiffres fournis peuvent être regardés comme une indica
tion purement partielle de l'état de l'industrie dn mica. 

La re-exportation peut encore compliquer la confusion. Ainsi, dans le 
cas au Canada, beaucoup de mica est exporté aux Etats-Unis pour être ré
expédié en Grande-Bretagne, et ces exportations figurent souYent deux fois 
dan · les rapports des pays intéressés. Les statistique de diYers pays con
cordent au si rarement si on le examine en détail. Par exemple, les chiffres 
tirés des lhpports du Commerce et de la X avigation relativement aux exporta
tions de mica Canadien .en Grande-Bretagne pour 1909, sont indiqués comme 
étant $24,316, tandis que clans les rapports du Board of Tracle Britannique, 
le importations de mica canadien en Grande-Bretagne pour la même période 
figurent au chiffre de $30,74-9, une différence de $6,433. Cela peut être dû 
cependant au fait qnc dans un cas les chiffres ont trait à l'exercice financier, 
et clans l"autre, à l'année ciYi le. Dans ce rapport le. chiffre sont autant que 
possible tirés cles rapports publiés par les pays producteurs. 

3 usqu'à présent, le rendement cle mines canadienne. et américaines, ac
compagné de beaucoup cle mica indien importé a suffi amplement pour ré
pondre aux besoins des consommateur. du Canada et des Etats-rnis, et ac
tuellement le exploitant:;; de mines détiennent en cli1·er>< endroits de grands 
approvisionnements de mica. 

Les consommateu rs anglai . et eont inentaux s'approvisionnent aux mines 
de l'Inde en grande partie et il s'importe relativement peu de mica ambré, 
de l'autre côté de l'Atlantique. Le grand nombre de mines actuellement 
inactives en Canada et aux B-tats-Unis, par suite du sur-approüsionnement 
de mica au com s des dernière;;; année" doit aboutir à la mise prochaine sur 
le marché. des approvisionnements accumulés, à moins que les détenteurs ne 
décident de détenir cet approYiRionnement pour obtenir un prix plm élevé 
que celui qui rnpporte le mi ca irnlien importé. C'c dernier étai1t meilleur 
marché que l'espèce ambré, et c01wenant également à la fabrication de la 
micanite il paraît probable que le produit des mines Indi ennes c1wahira gra
duellement les marchés Canadien et Américain au détriment eo11R idérable cle 
lïnduRfrie cle l'extraction du mica ambré du premier de ces pay;;;. Î A' pro
blème est Réricux et il e;;;t hien <loutcux, que le minéral canadien puisse espérer 
de rirnli"er a1·er celu i qui ><c produit clan,:; l'lncle et clan" cl'autre;;; payR où le 
baR prix clc la main-d"œuuc et les conditions naturelles s'allient pour ré
duire le prix matériel du produit cornme r ·ial. Si la ;;;ourcc Jncliennc d'ap
proYisionnemcnt se montre capable <l"alirnentcr les marchés rnoncliaux et s'i l 
Re .fait un effort Rystématique pour organiscT un commerce cl"cxploitation 
Ycr>< le C'anacla et le" Etafa-l~nis, il Rcmhle probable que l'indu"tri e d'extrac
tion du mirn-ambré rnnarlien e><t clc"tinée à ><ubir le même Rort que lïncluR
tric fie;;; pho"phai.c" qui a été Yirtuell crne11t détruite par la c·01H·u1Tt' l1(·e clcs 
l':ta!R clu Sucl, il y a une Yi11gtainc cl'annécR. 

")L\H( '11 Î': DE LOXDRE:';. 

n·apr(•>< k>>< n'n"ei~11emc11t" fourni" au '' 1Ii11cral T11c111 "tn .. le rnaffhé 
cl1t mit'a en Hll!l était a>'"ez adi[. L'année R

0

c"t tcn11in<'.·e al'c~ clc" appro1·i
Rionncnw11tR l'l'"t n •i 11 i" <lc• m ic'a rn bloc" l ,c'" appro1·i"ion nrmPnt" pro1«•nnic•11t 
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presque exclusivement des présidences de Calcutta et Madras, bien que l' A
frique ,le Canada, l' Amériquedu Sud et le Japon aient contribué chacun 
pour des expédition d'importance variable. 

Les expéditions de mica en bloc de Calcutta ont été un peu restreintes 
et les prix sont restés à un niveau stationnaire. Par suite de complications 
locales, plusieurs sources importantes d'approvisionnements ·à Madras ont été 
closes, ce qui a amené une raréfaction avec une augmentation de pTix con i
dérable pour toutes les tailles_, moyennes et grandes. 

La demande pour les fendages, spécialement les catégories bien prépa
rées a été satisfaisante et les prix se sont améliorés en général. Les appro
visionnements à Londres, à la fin de l'année étaient très bas. Quelquse ap
provisionnements frais de mica ambré d'Afrique et du Japon ont constitué 
le trait dominant de 1910; le premier a rapporté d'assez bons prix, mais la 
qualité du dernier était pauvre. 



TABLEAU I. 

1valeur de mica sorti dans les Trois Principaux Pays Producteurs durant les dix-sept années 1894 à 1910. 

Années 

1894 ........... . 
18% ...... ..... . 
1896 .......... . 
189ï ...... ... . . 
l8!J8 ...... .. .. . . 

Total .... ... . 

J\loyenne . •.. 

1899 .. ...... . . . 
l!lOO ......••.•.. 
l!JOl ... ..•.•.•.. 
1HU2 .• .. ..••••. . 1 

]!)03 ....... .... . 

Total. .. . .. ... . 

~loyenne .... 

1 
1904 ..... . ..... . 
1!!05 ........... . 
1!)06 ..... . ... .. . 
1 !l07······· ··· ··1 
l!JOS .. .••••. . ... 

Total. ····· ·· ··1 
l\[ oyen 1111 • .• . 

1 
1!)09 ... ··· ······ 
1910 .. ~ .. ····· 1 

;f, 

9,359 
l3,347 
12,320 
15,605 
24,306 

74,937 

14,987 

33,470 
34,086 
32,854 
27,906 
36,520 
---
Iü4,836 

32,967 

33,013 
36,598 
62,405 
64, 188 
28,720 

2:!4,924 

44,984 

30,345 
29,447 

CANADA. 

s; 

45,581 
65,000 
60,0110 
76,000 

11S,3ï5 

364,956 
-- --

72,991 
----

163,000 
lf\6,000 
W0,000 
13\904 
177,857 

802,701 

lô0,552 

160,777 
178.235 
:103,013 
312,599 
139,871 

1,095,:rn.:; 

219, 79 

147,782 
143,409 

Pour cent J:, 

H.94 42,516 
13.86 71,481 
11.96 76,891 
14.67 71,238 
23.12 f-3,890 

---
... ... ··· ····· 81û,01G 
-- ---

15.82 63,203 
--

25.39 73,372 
19 59 109,554 
25.82 70,h34 
19.9.'i 87,594 
2:{.99 86,297 

-
····· ·········· 426,851 

22.73 85,370 
---

2121 97,932 
15.71 159,627 
16.69 254,999 
17.22 228,161 
13.64 126,834 
--

.. ...... .. ... 867,553 

16. 71 173,511 

25.33 38,157 
19.2!{ 54,427 

'\'aleurs calculées sur la base de .t 1 = $4.87. 

- --
INDE E-r,1'!'s-U NlS. T OTAL 

$ Pour cent 10.~57··-I $ Pour cen t ;!, $ 

207,052 67 .88 52,388 17 .18 62,632 305,021 
348, 11 2 74 .23 11, 464 55,831 11 . 91 96,292 468,943 
3ï4,459 :-4.65 l 3, 796 67,19 1 13 .39 103,007 501,650 
346,929 6t:i.95 l!l, 553 95.2:!6 18.38 106,396 51 8, 155 
262,444 51.27 26,919 131 ,098 25 .61 105,115 511,917 

1,038,996 ....... ........ 82,489 401,734 ··· ·· ·········· 473,442 2,305,(i86 

307,798 66. 75 16,497 80,346 17 .43 94,688 461,137 

357,321 5·'>.68 24,94 1 121,465 18.93 VU,783 641 7811 
533,527 62.95 30,381 147,960 lï .46 174,021 847,487 
341,065 55.04 24,348 118,578 19 .1 4 127,236 619,643 
426,582 62.61 24, 404 11 8,849 17.44 131:), 9114 681,335 
420,266 56.711 29,389 143,1 28 19.31 152,206 741 ,251 

2,078,761 ...... ......... 133,463 649,980 . .... ........ .. 725, rno 3,531,502 
---

415,751 58.86 26,692 129,!J96 18.41 145,030 706,300 

476,928 62.92 24,705 l 20,316 15.87 155,650 758,0:!1 
777,383 68.54 36, 671 178,588 15.75 232.~96 1,l!H ,206 

1,241,845 68.21 56,466 274.990 15 . 10 373,870 l ,820,ï48 
1,111,144 61.19 80,5 15 :-'92,111 21 .59 372,864 1,815,854 

617,681 60.23 55,015 267,925 26.13 210,569 l ,0~5,477 

4,224,981 ...... ......... 253,3ï2 l, :?33,930 . ............ ... 1,345,849 6,554,306 

844,998 fi4 .46 50,674 246, 786 18.83 268,169 l,310,8G l 
. -

18.",825 31 .85 51,296 249,!<12 42 .82 11 9, 798 583.4 1!1 
265,0'i!J 35.55 69,219 337,097 45.22 1113,093 745,56'> 



1894 8 ···· ·· · .. ... . 
18!19 1903 ······· ··· 
l!l04-8 .......... . .. . 

Total.. ..... .. .. . 

Pour cent <111 
to ta l ........ . . 

C ANA DA 

H,H3ï 
164.8.':W 
224,!l24 

'I' A B L E A U I J. 

Production Mondiale du Mica pour la Période 1894-1908. 

(Résumé du Tableau I) . 
--- -

Ir<n~;. ETATS-UN IS. 

$ !!, $ ;f, $ 

3ti4 956 31(),01() l ,.')38,99() 82.489 401.734 
802. 761 420,851 2,078,7(;1 133,463 6-19.980 

l ,On5,3H5 867,553 4,22-1,981 253.372 1,233,!)30 

22(;:), 11 2 ],(il 0,420 7,842,738 469,324 2,285.644 

18.21 i ()3.29 18 -15 

T OTAi. 

.e $ 

47:H-12 2,303 HSfi 
725,150 3 58).502 

1,345,8-19 G,554 30ü 

2,544,441 12,39 1 .~94 
- -

J00.00 
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CANADA. 

Un coup d'œil donné au graphique de la page 22 montrera que les rn
leurs de la production annuelle du mica au Canada et aux Eitats-Unis, du
rant les qlùnze dernières année ont plus ou moins marché de pair. La quan
tité de mica extraite au Canada a été, dans presque tous les cas beaucoup 
moindre que la quantité extraite de l 'autre côté de la frontière, mai. pour 
la grande partie de la pérjode en question, sa Yaleur dépa e celle du mica 
amencain. Ce dernier consi te presque entièrement en muscovite ou mica 
blanc tandis que la production canadienne est presque entièrement du mica 
ambré. De fait, le monde jusqu"à ces dernier. temps a compté entièrement 
pour on approvisionnement cle mica ambré sur les gi enients du Canada qui 
sont le seule existences connues de ce minéral ayant une valeur commer
ciale. Cependant on retire actuellement des quantités toujour croissantes de 
mica ambré de Ceylon, de l'Afrique du Sud et de l 'Amérique du ud. La na
ture particulière et incertaine des gisemnts de phlogopite empêche de ha-
arder une opinion sur· les réserves de ce minerai existant dans le pays à 

l'époque actuelle. Peu de gisements ont été exploités à une profondeur de 
plus de 200 pieds et quand on a atteint une profondeur plus considérable, 
on a généralement trouvé des indices favorables d'une continuation du mica 
en profondeur. 

Dan les mines de pho phate plus profondes, comme High Tiock, X orth 
Star, Emerald et autres mines çles cantons de Buckingham et de Portland 
dans la pro\·ince de Québec, on dit que de grandes quantités de phosphate 
associé au mica étaient encore en vue quand les mines ont été fermées à cause 
des bas prix qui étaient · offerts pour le premier de ces minéraux. Dans cer
taine mines de mica, les travaux ont été .abandonnés à cause du rétrécisse
ment des gisement en profondeur, mais comme c'eRt un accident qu'on ren
contre tout ans. i fréquemment à peu cle distance de la smfacc on ne peut 
pas dire quïl indique une tendance générale du phosphate à dü:paraître en 
profondeur. · ·eRt une caractéristique des exi. tences que les accumulations 
en nids cle deux minéraux associéR disparaissent à l'improviste et apparaisi:.;ent 
tout aussi soudainement après avoir traversé bien des pieds cle roches stériles. 
Par suite, de l'incertitude insérable de l'exploitation clu mica, on ne peut en 
aucun cas clire qu'on est sû r que le minerai n'existe pas à rle phtR granclcs 
profondeur:::. Tm1 t cle gisements ont été exploités sur une petite éehelle, puis 
abandonnés et ensuite r eclé \·eloppés arec profit qnïl sera it non seu lement (lif
ficile, mais encore risqué clc <lire <lans un cas en particulier que le g-i:::crnent 
en question est épuisé. La demande j)OUL' le minerai a toujonrR sub i ac~ fluc
tuations considérables et c"ei:;t cc facteur qui a été fréquemment ln muse clc 
la fermeture clc gi;;crnentf' cl\me Yalenr conH iclérablc. La Yrtlcur c·ornmcr('iale 
potentielle <lu miea jone un rôle important clans la frrmctnrc et b réouYcr
ture clcs gisements . Les propriétn i ~·ci:.; en Y i;::rtgeai1t i.onjonn; fi na lcrncnt les 
plus hauts prix f rrnent leurs min e.- pour une période rons i<lérahlc, préférnnt 
attenclrc clcs c·oll(lit ions c·ommcrc ial c~ meilleure,.; arnnt d'extraire le11r:; Té
sen-e. bien qne l'extraction pui!'>:e se faire~ (le hons prix conrn11h:. D'autres 
continuent à exploiter mai:;: cmma.!!asincnt le mie-a ]ll'Ocluit. ,.;ouYc11t pour de 
longues péri0<lcs préférant perche lïntérêt sur leur matériel d'extraction que 
<le \·en<lrc ~1 cles prix quïls j11gent inférienr. ~ rc11x qu'il,.; p011rront peut-être 
obtenir. 
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Ces tactiques tcnùent à embrouiller et cacher l'état réel de l'industrie, 
spécialement parce que les propriétaires sont rarement disposé à faire con
naître les vrai motifs de leur clôture. Les gr-ancls producteur eux-mêmes 
conduisent leurs opération d'une façon désordonnée, trarnillent et ferment 
leurs mines par intervalle , suivant la quantité cle minéral qu'ils ont disponi
ble. L'étendue cle la distribution des roche. micafère dans toute la région 
comprise entre les rivières Gatineau et Lièvre clan la lJro,~ince cle Québec et 
aussi clans l'aire Perth-Sydenham, clans la province cl'Ontario, est de nature 
à permettre cle uppo er à bon droit l'exi tence cle gîtes précieux et inexploi
tés cle minéral clan ces districts comme on en a déjà découverts clan le 
mines. Il est très probable que beaucoup des petits nids cle mica qui ont été 
exploités au moyen de puits de sm1ace jusqu'à une profondeur de plusieurs 
pieds, puis abandonnés, sont des portions de gisements beaucoup grands exis
tant à de profondeurs pas trop considérable , mai séparés cle nids de la 
surface par des gîtes de roches stériles. Beaucoup cle ce puits ont situés 
sur des gisements qui ont été toujours trouvé de trop basse catégorie pour 
avoir de la valeur, mais il est non moin probable que beaucoup des nids de 
surface qui ont été exploités sont setùement des affleurements de grands gise
ments profond . Par suite, la conclusion à laquelle j'en suis venu après a\oir 
examiné virtuellement la totalité des gisements de mica ambré qui ont été 
exploités ju qu'à présent, est que le Canada contient encore cle très grandes 
réserves de minéral et que seul, un développement systématique tles gisements, 
par de grands exploitants est nécessaire pour prouver leur importance et leur 
valeur. 

En 1899, cles échantillon de mica, cle Wallingford, Lake Girard, Vava
sour et des mines Blackburn située toutes dans la r égion centrale du mica 
de Québec ont été soumis à l'examen du Professeur Dun tan, de l'Institut 
Impérial de Londres et ont fait l 'objet de commentaires trè fayorable . 

Les opinions de marchands et de courtiers anglais, qui ont été obtenues 
à la même époque, quant aux perspectives clu marché Anglais pour le mica 
Canadien, étaient que le mica e vendrait facilement si setù ement le expé
ditions pouvaient être toujours tenues au niveau de échantillon soumi , qui 
consistaient en feuille de grandes dimensions. La dimension cles plaques de 
mica paraît arnir une grande importance pour les acheteurs anglais, proba
blement parce que les consommateuTR anglais se servent cle ce plaques à 
l'état naturel et ne font pa. a1·ec cle petits morceaux cle la micanite ou carton 
mica . 

PRODI'CTIOX J~T EXPLOIT.\ TIOX. 

l e,; ta hlca u x qui ~u i n'n t montrent la procluction et le~ exportations cle 
mica cirna<'lien depuis l'origine de lïndustrie. 

J Yoi r Rap. An. Co rn. Géol. Can . XIII , 1!100. partit• .-\. 
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T A BLEAU I II. 

Production annuelle du Mica en Canada durant la période 1886 à 1910. 

Année. Valeur. J Année. Valeur. Année. 

1 

. Valeur. 

$ $ $ 
1886 29,008 1 95 65.000 1904 160,7ïï 
1887 29,816 1896 60 000 1905 178,235 
1888 30 207 1897 76.000 1906 303,913 
1889 28,718 189 118,3ï5 190ï 312,599 
1890 68,07-1 1899 163,000 1908 139,8ïl 
1891 71,510 HlOO 166.000 1909 147,782 
1892 10-±,745 1901 160,000 1910 143,409 
1893 75,719 1902 135.90-! 
189-! 45,581 1903 lï7,857 

Le tableau suivant donne les exportations de mica canadien depuis 188"/. 

T .-\ B L I·: A U I V . 

Exportations de Mica canadien durant la période 1887 à 1910. 

Année. Valeu r. 
1 

Année. Valeur. Année. Valeur. 

$ 
1 

$ $ 
1887 3,480 18!15 -!8,525 lû03 1!1(;,020 
1888 28,553 

1 
18!16 -!7,ï5ü 190-! 198,482 

188!1 30,597 189ï ü9.10J 1!)05 lï9,049 
1890 22,.rns i 18!J8 IJ0,50ï 1006 .')81.!119 
1891 37.590 

1 

1899 153,002 1907 -!22,lï2 
1 92 86.562 1!l00 Hô,ï50 1908 198,839 
1893 70,081 1901 152,553 190!1 25(;,834 
189-! 38,!171 1902 391,812 1910 830.903 

Les écarts apparents indiqués par les chiffres des tableaux qui précèdent 
ont causés par le fait que le mica exporté est principalement composé de 

mica façonné et de haute catégorie et est ausRi en partie déjà fabriqué en 
carton, etc. 

Les Etats-Unis consomment la plus grande partie du mica exporté, le 
gros de en 1·oi.s est expédié aux compagnies Westinghouse et General Electric 
de Pittsburg et Shenectacly. rue portion des exportations aux Etats-Unis 
e t cependant réexpédiée aux consommateurs Euror éens. Ensuite, Yicnt la 
Grande-Bretagne et le r e te est pris principalement par l 'Allemagne, la 
France et la Belgique. 

Le tableau Y montre les exportations de rn ica canadien par pay depui 
1906. Les chiffres sont puisés aux Etats Mensuel du Commerce et de la 
Navigation. 



TABLEAU V. 

Distribution du Mica canadien exporté durant la période quinquennale 1906-1910. 

GRAND1i BnETAGNE ETATS-UNIS AUTRES PAYS. TOTAL. 

Val. Val. Val. 
Quantié. Valeur. par Quantité. Valeur. par Quantité. Valeur. par Quantité. Valeur. 

qt. ~ qt. 

Année. % du % du %du o/o du o/o du % du 
qt. Total. $ Total. $ qt. Total. $ Total. $ qt. Total. $ Total $ qt. $ 

--- ---- ------ - - ------ - ---------- ---
mon ...... 2.988 18.3 58,ï35 10. l HJ 13,127 0.6 519,479 89.3 39 178 1.1 3,705 0.6 21 16.288 581,919 
HJOï .... •. 1.432 H.4 43,91 3 10.4 31 8.358 83.8 372,798 88 .3 44 183 1 .8 5,461 l. 3 30 9.973 422,172 
1008 ..... . 2,7ï3 53 .5 81,050 40.8 29 2,360 4,j,6 ll5,005 57.8 48 47 0 .9 2.784 J.4 50 5.180 198,839 
190\l ...... 549 8.6 24,319 9.i5 44 5,795 90.5 229,689 8fl.4 39 58 0.9 2.829 1 .1 49 6 402 256,834 
1910 ..... . l ,546 18.5 37,787 11.4 24 1),746 80 .6 291,533 88. l 4:3 76 0.9 1,583 0.5 21 8,368 330,903 
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Bien que dans le passé, les producteurs canadiens, pour la plus grande 
partie se soient contentés de disposer de leur mica entre les main des con
sommateurs des Etats-Unis ils ex] édient maintenant au marché anglais. 

Tout en appréciant l'indisputable supériorité du mica ambré can adien 
pour les usages électriques, le manufacturi ers anglai s et conti11e11taux se pro
curent la plus vande partie du mica dont ils ont besoin dans l'Inde. 

Le mica indien est naturellement beaucoup meilleur marché que le mica 
canadien mais la vraie raison de la préférence paraît résider plus dans les 
expéditeurs et dans la catégori e cl e mica qu'il expédi ent que clans le prix. 

Le mica indien est naturellement d'une qualité type, c'e t-à-dire qu'il 
ne varie pas de couleur élasticité, fr iabilité, etc., comme l'espèce ambré. 
Cette dernière possède tous les attribut qui précèdent à des degrés variable;;;, 
et son prix varie en conséquence. 

Les expéditeurs ca11adiens ne sont tenus à aucun système de classement 
obligatoire, autre que les arrangement qu'ils peuvent fai re entre eux ou 
avec les acheteur., et pe1went en un cas envoyer une consignation cl e mi ca 
plus ou moin groR, ièrement façonnée et d'une valeur relati\' ement basse par 
unité, tandi s qu'un autre acheteur enverra seulement rles feuilleR cle haute 
catégori e. La différence de valeur d'expédition à poids égal sera naturelle
ment très éle,·ée, et cependant les cleux consignations seront dassées cle la 
même façon comme mi ca clans les Rapports clu CommeTce · an~ cl ist i nction 
de qualité. 

INDE. 

Les gisements de muRco vite ou de mica blanc cl e l'Inde constituent ac
tuellement la source prin cipale de l'appro,·isionnement mondial. Bien qu' il 
ne convienne pas aux 11sageR auxquels est appliqué le mica canadien ou am
bré, le produi t des mines de l 'Inde est très employé, mélangé à cles propor
tions variables de mica ambré pour la fabri cation de ces appareil s électriques, 
et une grande partie sert pour les poêles et industries semblabl eR. 'Cn coup 
cl'œil f:ur le graphique montrant le chiffre du rendement rles TTo i ~ Prin cipaux 
P ay. procluctenrs (Yoir Fig. -l), montrera qu 'en aucune année, rl urant la pé
riode 1894 'à 1903, la valeur du rendement des mines de l'Inde n'est tombée 
en-dessous des Yal eurn combinées des rendements du Canada et des Etats
Unis. 

En 1909, la Yalem cle la proclnction rles mines de l' Inde a énormément 
<limi11ué, et ef;t tombée ù !J) l , .),82.), le C'hiffre le plu~ ha,; atteint llepui s 
189-±. Dam la même année le rend ement des Etats-Unis s'est éleYé à $2-±9, 
812, f' i bien que C'ette année-là, la production de ce pays a clépasf;é pour la 
première foif; celle de l'Inde, et cette avance s'est plus que maintenue en 1910. 

La bai;;se énorme dam le rendement cle ceR troi. payf', entre 1901 et 1909 
est remarqu able, la Ya lenr clu rend ement en l 909 étan t le t icrR f:enl ement 
clu remlement cle 1907. 

T,'TlHle n'oC'tupe rlonc plu,; m1jounl'hni la po"iti011 (]e premi er prorlndeur 
rlc miea du monde ent ier, mais 11ar suite des grandes résenes cle minérnl et 
de l'absence ac·hH'llc <l'org-m1i:<ati o11 <le lïn<lu,;trie call<Hlicnne <lu mica, elle 
regagnera peut-être bientôt son ancienne j)Of;ition. D l' fait. ,;i . "l' qni l'~t 
probable, le <lé,·eloppemcnt snh:::équent cle g-iscments indiens c~t entrepris par 
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des compagnies, au lieu d'être laissé entre les mains de petits exploitants in
digènes, l 'Inde augmentera probablement son rendement dans un avenir pro
chain. L'entrée en liste du ·Riajputana parmi les Etats producteurs a consi
dérablement élargi l'aire jusqu'à présent productrice. Le. rendement de cette 
province est monté de 804 quintaux, en 1904, à 6,234 quintau..-Y en 1908, aug
mentation beaucoup plus considérable que celle dont peuvent faire preuve les 
autres provinces productrices de Bengal et de Madras (voir T 'ableau VI). 
La plus gran.de partie de beaucoup, du rendement Indien est exportée en 
Grande-Bretagne, puis viennent les Etats-Unis et ensuite, l'Allemagne. 

L'Inde donc, ne tient plus aujourd'hui la tête des pays pr.oducteurs de 
mica. Durant la période quinquennale 1904 à 1908 la proportion moyenne 
de production du mica Indien à la production mondiale était de 64.5 p. c . 
. Durant cette période l'industrie du mica Indien a considérablement grandi, 
maJis l'augmentation n'est pas aussi apparente par suite des rendements ex
ceptionnellement forts des Etats-Unis comme du 1Canada en 1906 et 1907. 
La production totale et par province du mica de l'Inde durant les cinq an
nées 1904 ià 1908 est indiquée au Tableau VI. On peut voir par là que la 
production a augmenté à 22,164 quintaux en 1904 à 53,543 qtùnta.u.x en 
1908, la production annuelle, moyenne, durant les cinq années étant de 
41,219 quintaux ou 2,061 tonnes, ce qui est à peu près le double de la moy
enne 1,140 tonnes pour les cinq années précédentes. 

On voit par ce tableau que plus de la moitié de la production de l'Inde 
( 57.3 p. c.) vient du Bengal, les mines de mica étant dans les districts de 
Hazàribàgh, Gàya et Monghyr. Madras contribue pour 31.4 p. c. principale
ment pour le district de N ellore et une très petite quantit.é a ét.é extraite de 
Nilgris ( 60 quintaux en 1905). Ajernere et Merwara, dans Rajputana' ont 
donné le rnste, 11.3 p. c. ,Q'est seulement durant cette dernière période de 
cinq années que r extraction du mica dans le Rajputana a acquis quelque im
portance. 

1 Compilé d'après les rapports de Service géologique de l'lnde. Vol. XXAlX, 
1910, p. 168. 

2 La production du mi ca dans cet Etat est descendue ll 1871 quintaux, évalués à 
f5!)3 (!);~.808) en ]!)0!) à ï5ï quintaux, é\'alués ll fl393 ($6,784) en 1910. 
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T AB LEAU VI. 

Production du Mica par province pour les années 1904 à 1908. 

Pn•vince 1904. 1905. 1906. 190i. 1908. Moyenne 

cwts. cwts. nvts. cwts. cwts. cwts. 
Bengal ..... .. ..... ..... ....... 16,520 14,601 22,360 28,579 36,(160 23,()24 
Madras .. ...... ············ 4,8411 8,280 24,420 l5.8!i5 11,241:1 12,931 
Rajpntana ............. ... 804 2,760 5,iü3 ï,ï59 ü,234 4,ü6 i 

Total ... .. .. ... .... ...... ..... . 22, 164 25,641 52,5 ~ 3 52,203 53,5~3 4 1,219 

La quantité et la valeur du mica exporté durant les années 1903-± à 
1907-8 sont indiquées dans le T'ableau VII, la quantité moyenne étant de 
32,605 quintaux ou 1,630 tonnes d'une valeur moyenne de f 5.07 ($2±.70) 
par quintal. La quantité moyenne durant la période de quinze années anté
rieure a été de 19,173 quil1taux ou 959 tonnes, valant une moyenne de f 4.05 
($19.70) par quintal. 

La comparaison de ces chiffres aYec ceux de la production montrent 
qu'il y a eu un excédent moyen annuel de production sur les exportations, cle 
400 tonnes à peu près. Il se peut que les chiffre.· de production signalés 
soient inférieurs aux vrais chiffres probablement à cause cles déclarations 
pour .éviter de payer la redevance ou ià cause des vols de mica. :Llfais ces 
chiffres - 400 tonnes - peuvent être près comme donnant en gros une idée 
de la consommation jntéricure de mica clans l'Inde, car un e quantité considé
rable de mica de basse catégorie est employée clans le pay pour l'ornement 
et la décoration et une petite quantité des plus grande feuilles sert pour y 
faire des peintures. 

Il y a cu une augmentation de H.05 ($19 .îO) à f.1 .07 ($2±.70) par 
quintal clan la rnleur dn mica et de f'.77,613 ($37î,965) à f'.165 ,±03 ($805, 
512) clans la Yaleur cle la production annuelle moyenne durant la période 
190± ù 1908 relativement à la période antérieure 1898 ù 1903. Le Tableau 
YTII montre le. exportati ons diYisécs par province d'exportation. Le,; ex
portations de Bengal et Madras consi tcnt en mica produit dans ces deux 
proYinces et les exportations de Bombay consistent probablement en mica 
extrait à Ra.jpntana. D'après ces chiffres on Yoit qne le mica du Bengal 
a le plus forte Yaleur moyenne f5.25 ($·2.j .. )I) par quintal (f-l.26 ou $20.7 ,) 
pour la période 1898-1903). Le mica clc )fachas arriYe en seconde ligne : 
f-+.69 ($22.84) par quintal (f3. 7 on $17.87) durant la période <le la revue 
antérieure, et le mi ca le Romha~·, troi~ième--f3 . 80 (!J;UUl) var quintal 
(f3.:3Q on $1 G.Oî' pour la périocl e cle la rcrne antérieure). 
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T AB .. EAU VII . 

Exportations du Mica indien durant la période 1903-4 à 1907-8. 

Année. Poids. Valeur. Valeur par qt . 

cwts. ;t ;t 
1903-4 ............... ... . . . ........ 21,548 86,297 420,266 4.05 19. 72 . 
1904-5 .. .. ............ ..... .. ..... l!J,57.'i 97,93~ 466.9:29 5·.00 24 .35 
1905-6 .. .. .. ...... .............. . ... 31,554 159,6:17 777,383 5.05 24.59 
1906-7 .... .. .... .. .. . ..... 51,426 254,999 1,241 ,845 4 . \)5 24.11 
1907-8 .................. ............ 28,922 2:.18,16 1 l ,ll l ,144 5.86 28.54 

Moyenne ......... .... ..... ... 32,605 165,40:1 803,513 5.07 24 .26 



TABLEAU VIII. 

Exportations de Mica durant la période 1903-4 à 1907-8. 

B1ŒGAL. BOMBAY . MADRAS. 

Année. Poids . Vu leur. Valeur par Poids. Valeur. \ 'aleur par Poid~. Valeur. Valeur par 
qtl. qt]. q tl. 

- - -

qt. ;f, $ J:, $ qt. J:, ;f, qt. J:, $ J:, $ 
lflO:l-+ ... . .. .. ...... ...... 18,001 !i7,802 irn0.19G 3.7G HUl 217 ;{74 1,820 1.72 l .37 3.330 18.J2 1 88,188 5.+4 26.47 
l\104-······· ····· ··· ·· ·· ·· ... 1:1, l(iï :i!1,18ï 288.241 4 .49 21.81 ï+ l:l2 ()43 1. 78 8.(iü 6 33+ 88,lil 3 187.91{) 6.09 2ü.6+ 
l!ll):)-li ....... .. ············ 21,:i(i8 lOï.904 ;'j2;>,492 5.00 2-J. .3i) 1!18 1 .221 5,9+2 6. IG 29 .üS (),788 50,502 245.776 5 .16 25.l l 
1901i-ï ··· ··· · .. . ...... .. :1,; , rn(1 1\ll .812 9:l4,J24 5. 40 2G.30 ü:H 2,88-l l 1.602 3.76 18.30 l 5.2ü6 60,802 295,903 3 .97 19.32 
l\lllï-8 .. .... . ......... .... . 20,374 lü9,810 82ü.U75 <î . tlll :12.58 710 2.8{i2 1:).H28 4.03 19.61 12,833 55,-Hü 269,983 4.:~2 21.02 

--- - - -- ---- - - --
l\Ioyenne .... ........... 22,721 

1 

119,30;) 581,005 5.20 2-l.6ï 366 1.3!l4 6. 787 3.80 16.!l8 9,516 H,703 217,553 4.69 24.31 
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hl Tableau IX montre la distribution moyenne du mica exporté durant 
la période à l'étude. L€ Royaume-Uni a pri la plus forte part, s'élevant à 
61.9 p. c. de la valeur totale moyenne. Mais beaucoup de mica envoyé au 
Royaume-Uni est revendu là pour être envoyé sur le continent ou en Amé
rique. Le mica envoyé directement aux Etats-Unis a rapporté un prix plus 
éle>é que celui qui était envoyé aux autres pays, parce que seules les meil
leures qualités peuvent supporter le fo1·t droit d'importation imposé par le 
tarif Dingley, en 1897. 

T ABLEA U IX . 

Distribution moyenne du Mica indien exporté durant la période 
1903-4 à 1907-8. 

QUANTITÉ MOYENNE VALEUR MoYEN!\E. 
VALEUR 

PAR Q'fl.. 

Exporté à qtx. Pour cent J:, Pour cent J:, 
du total . du total. 

Royaume-Uni ... ...... .... . .. . lï,226 52.8 102,30ï 61. 9 5.94 
E tats-Unis .... .. ... ... ..... ..... . 4,ï81 14.ï 29,49ï lï. 6.17. 
Allemagne .... .. .. ........ . ,.. ... ï ,391 22.7 21,33ï 12 .9 2.89 
Belgiqt1e . . . . .. .. ......... ........ . 1,050 3.2 3,551 2.1 3.38 
France ... . .. .... .......... .... .. ... 558 1. ï 2,49ï 1.5 4.4ï 
Autres Pays .. . ... .. ..... .. ..... 1,599 4.9 6,214 3.8 3. 9 

Total Moyenne .. .... ..... . 32,605 100.0 165,403 100 .0 5.0ï 

Le Tableau I , p. 21, montre les positiolls relatiYes prises par les trois 
pays producteurs de mica, durant la période 1894-190 . On peut voir par 
là que dans les cinq années 1 9±-1898 l' Inde a contribué au total pour 66.15 
p. c. ; dans les cinq années suivante (1899-1903) par suite de l'augmentation 
du rendement du Canada, la production de l'Inde e t descendue .à 58.86 p.c., 
tandis que, durant la dernière période (1904 à 1908) lïndustrie du mica 
de l'Inde s'est énormément répandue, mais la proportion a remonté seulement 
à 6±.±6 p. c. à eau e de grande augmentation de la production américaine 
et de la production anormalement forte du ·Canada en 1906. On Yoit donc 
que durant les quinze années à l'étude l'Inde a contribué, en gros, pour le 
trois cinquième du total et le Canada et le Etat -Uni., en gros, pour un 
cinquième chacun. L'impo ition du Tariff Dingley en 1897 a certainement 
contribué à la baisse des exportations du mica indien aux Etats-Unis et a 
occasionné par suite une reprif::e de l'indu trie de l'extraction du mica dans 
ce dernier pays. 

JI élhodes cl' e.rlrac lion. 

Les méthodes cr extraction Sllil'ies dans le plus grand nombre de mines 
de mica de l'Inde, ~ont de la même nature primitiYe que celles dont on e 
sert depuis le ]ébut de cette inr1nstrie. On ne sui t aucune e' pèce de sy tème 
et le. g isements sont exploités cle la fa ·on la plu imple. On n emploie 
aneirne machine qui mille la peine c1'en parler. Les tranchée à ciel ouvert 
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le long des affleurements des filons alternent avec les tranchées tran ver
sales, perpendiculaire , dans le massif clu dyke. Ces tranchée ont lme pro
fondeur de 20 à 50 pieds. Le flancs, par suite de l'état décomposé de filons 
près de la surface sont souYent dangereux car on emploi e peu de boisage. 
Malgré cela, les accidents sont r elativement rares, les accidents mortels 
s'étant élevés à 0.53 par mille seulement durant la période 190±-1908. Dans 
le gisements exceptionnellement riche , où la décomposition clu filon con
tinue en profondeur, le travail d'exploitation diffère un peu cle ce qui pré
cède. Le filon clan ce cas, est suivi jusqu'ià une profondeur dépassant quel
quefois 200 pieds au moyen de plans inclinés en forme cle zigzags. A inter
valles, le long de ces clescenclries cles femmes indigènes ont là pour passer 
de mains en mains, les paniers pleins de mica ou les pots cl ·eau. Deux ran
gée cle femmes sont habituellement employées, de l'eau à la surface, les re
ceptacles pleins étant passés par une ligne, et les vide par l 'autre. On em
ploie quelquefois jusqu'à soixante-dix femmes pour ce traYail , eulement. Poul' 
Yentiler et pour monter les débris, on a foncé à des interval1 es fréquents, le 
long du füon, des puits circulaires de 2 pieds cle diamètre. On traYaille eu
lement durant les mois secs de novembre à mai. On Re sert rarement d'ex
plosifs, mais quand la roche est exceptionnellement clurc on all umc des feux 
contre la paroi Rur laquelle on jette ensuite Je l'eau. Cela pro\'oque des 
craquelure. où l'on peut enfoncer cle" coins de fer, et l'on détache de cette 
façon de grands amas de roches. Cette méthode reRRemhlc préciRérncnt à 
celle dont on Re Renait clan;; le. mines d'étain en Saxe, au moyen-âge, et que 
l'on appelait le "Feucr-Setzen.'' Les ontil~ employé::: clans les mine;; sont cle 
l'e,:;pèce la plus primiti1·c et fabriqué,:; habituellement aYcc clc la magnetite 
que l'on tronYe . ouYent clrlns le Yoisinage clcs giRernc11ts clc mica. 

LeR cristaux de mica extraits cle cette façon sont amenés à la rnrfacc et 
fendus en feuil les cle un-hui tièrne de poncC' cl'épaisReUT. T,cs bords grossiers 
sont façonnés au moyC'n cl"un outil appelé "hasawah" et les fouilles :::ont as
sorties d'aprèR la c-oulC'ur et la climemion . T,e cliarnèhC' cles plaqnes ra quel
quefois jn. qu'à 28" X 18". On i:;'ctîorce clc faire acloptcr aux mineurs c1es 
méthocle. plu;; ;::cientifiqnes et plui:; mo<lerne;:: pour attaquer lC'i' clykes cle pC'g
matite et les gracl i 118 renversés ont été cl'ahonl recomrnanclés.1 

:Jf. ~\. A. C'. Dickson, qui a fait une étucle cle l'aire Koclerrna a cepen
dant reeommanclé une modification du .-ystème. M. Diehon 2 ne trom·c pas 
que les gradins renrersés, par suite clu danger cle l'emploi cl\111 grancl nomhrc 
<le l1lÎl1CllrR inexpérimenté~ puÎ,.:sent être adoptés partout ]JOUI' J"exploitation 
cleR giRementR cleR pegmat ites mieafèrc.-. Tl eonse illc et appliqu e' 1111 ,.:ystèrnc 
qnïl appell e gr<Hlin>; trans1·crsm1x arec rempl i,.:sage. 1 e chkC' <lC' pegmatite est 
;::ui,·i jusqu"à llllC profonclC'nr c1'à peu près JOO piecls. puiR, le plongement 
étant clétcrminé, une galrri c •st rnC'néc le long cln mur pour fixpr l"alh1rc <ln 
gisement. C'cla permet aux mineurs cle construire un maître pasRagC' à ha
lage pour ren](·1·ement clu mica et clei:: <léehets cle minérnux a~,.:()(•Îé,.: cluraut 
l'opération cle neu,.:age en gra1lin s <le la matière' m1 moYt•n 11<• tranc·héC'R irans
wr;:ales. -:IL Diebon a confirmé RC'f: concln;:ions antériC'11n•,.: au ~ujet <le la 

l T. IT. ~Tolland. " The ::IIira Dt>posits of Tndia." ::l[em. G<'ol. Sun«•y. Jndia. X:\XlV, 
Part II. p. 18. 

2 Trans. ::IIin. and Geol. In~t. of In<lia. TlI. p . 8ï. 1!108. 
4 
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dépense inutile de main-d'œuvre causée par l'ancien système, en verh1 du
quel, dans une mine profonde de 75 pieds seulement, il faut ouvent 200 tra
vailleurs pour manier la matière extraite par dix hommes qui sont en bas; 
il a donné quelques conseils pratiques pour l'introduction d'une machine 
propre à enlever l'eau et à disposer des déchets. Il admet donc que dans 
l'aire Koderma, le temps de petits mineurs est passé et que l'organi ation 
de l'exploitation y tématique ià l'aide de machines nécessite l'emploi de capi
taux qui s'obtiennent de meilleure façon aYec une compagnie à re pon a
bilité limitée. 

Stat'Ïstique ouvrière 

La plupart des mines sont regies par l'Indian Mine Act de 1901, i 
bien que la 1Statistique de la main-d'œuvre pour la dernière période de quinze 
:mnées que donne le Tableau X est une bonne indication de l' activité de l'in
dustrie. Le nombre moyen de personnes employées dans les quatre années 
1904 à 1908, était de 15,667, i bien qu'en gros, l' industrie du mica dans 
l'Inde vient avec la manganè e juste aprè::; l'or, quant au nombre d'hommes 
employés. Les risque qui accompagnent l'extraction du mica parai ent être 
un peu moindres clans rinde que ceux de l'extraction de la houille. 

TABLEAU X . 

Statistique de la main-d'œuvre employée dans les mines de Mica 
durant la période de 1904 à 1908. 

Province. 

Nomb. de personnes employée~ 
Bengal .......... .. .... ... ····· ········ 
Madras ..... .. ........... ............ 
Rajpntana .. ..... ................. .... 

Total. ......... ....... .. ....... ······ 
Nomb. <le décès par suite d'ac-

cide11ts dans les m . de mica. 
BimgaJ ............. .... .......... ... . ... . 
Mad ras . ................... ... ......... . 
Raj putana ...... ................ ... .. . 

Total ..... .. ... ............. ....... .. 
Proportion de décès par 1,00!1 

personnes employéas dans les 
mines de mica . .. .. . ..... ...... .. 

Bengal.......... . . ............ .... . 
l\la<lras . ..... .. ... ..... ........... ····· · 
Rajputa na . ............ .... . ........ . 

l\Ioye nne .. ... .. . .. 

190..J.. Hl05. 

6,92ï 6,122 
(i,585 9,199 

.......... . 260 

13,512 15,581. 
--- ___ , 

10 2 
2 2 ........... 

--- ---
12 -! 

-- ---

1. .f-! o.:~2 
o.:;o 0.2 1 

·········· ... ........ 
--- ---

0.8:) O. 2.) 

1906. HJOï. 1!)0 ,Moyenne 

ï,ïl6 10,6 3 10,287 8,3..J.7 
ï,121 8,00ï 7,15-! ..J.,661 

261 H6 329 199 

15,98-! 17,983 15,2ïï 15,6oï 

8 12 3 7 .0 
2 . ... .. ..... , ..... . 1.0 

·· ··· · 1 . ... 0 .2 
--

10 rn ., 
.) 8 . ..J. 

1.0.f 1. 12 0.29 0. 8..J. 
0.2.j ...... ...... O.lii 

... ... ....... 1;.8-1 . ... . .. .. 1.:37 

0.()2 ,-O.ï2 o.rn 0 . .>3 

A yis.- Ces chiffres ont trait seulement aux 111ines exploitées en vertu de 
l'fndian Mines Act. 
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Historiqiie. 

Ilextraction du mica dans l'Inde date d'il y a très longtemps. Les Hin
dous extraient du mica depuis des siècles et les mines de ;Patna et de Delhi 
sont les plus ancienne du pays. Le Dr Breton a visité ces gisements en 
1826, et a trouvé que 5000 indigènes y étaient employés. En 1849, le Dr 
l\foClelland . ignale un rendement de 800,000 livres. Les premières exporta
tions du mica ont été faites du Bengal en 1863, et s'élevaient à 7,500 livres 
à peu prè . Beaucoup du mica extrait autrefois était employé à l'ornemen
tation et à la peinture, et un peu servait à l'industrie des poêles. Mais c'est 
lor que le mica a été adopté pour l'industrie des objets électriques que l'ex
ploitation du mica a atteint la position importante qu'elle occupe aujourd'hui. 

Distribution des gisements. 

·Comme on l'a déjà signalé, les aires productives de l' Inde sont limitées 
surtout aux dii tricts de Gaya, Hazaribàgh et Monghyr au Bengal: Kellore et 
Nilgiris, dan Madras; et Ajmere et l\Ierwara clans Rajputana. D'après M. 
Mervyn Smith,1 les mines de Bengal sont situées entre 85° et 86° 30' de lon
gitude, est, 2-! 0 25' de latitude nord. Elles sont réparties sur une série 
de chaînes parallèles de bas es collines dont quelques-unes ont 400 pieds au
clessu du pays em'ironnant, et 1,200 pieds au-dessus au nireau de la mer . 
Ce collines forment la fronti ère entre les distri cts de Gaya et de l\fonghyr au 
nord et font parti e cle la Présidence de Bengal. La direction cle ces arêtes 
va de l'Est à l'Ouest. Les mines les plus importantes sont clans les districts 
ùe Hazàribagh et Gàya clans Behar et on troure aussi le minéral clans ce r
taines parties du l\1J:.anbhum et de Singe hum. ( C'hota X agpur) mai. on a peu 
essayé d'exploiter ces derniers gisements. Dan le district d'H azàuib<1gh la 
plu grande partie des mines sont situées clans l'aire Koclerma, à la fois en 
dedans et au dehors de la Résen e :Foresti ère clu gourernement. 

On connaît de pegmatites en plu. ieurs endroits où les roche;:; cristallines 
plus ancienneR sont à découvert. Mai s les clykes ne sont en aucune façon 
toujours micafère , au moins au point de Yue industriel. Les gisements 
ayant de la raleur sont limités à la P éninsule, qui représente une portion cl e 
la croûte terre. tre ayant subi peu de dislocation par suite des mourements 
cle la terre. Le~ portions extra -- P énin sulaires cl e l'Ind e, sont couvertes 
de dépôt. sédimentaires plus jeunes ou hien les roches cri stallines ont été 
complètement disloquées au point de broyer et cle rendre sans r aleur les cris
taux de mica qu·elles contiennent. 

En ré urné, les aires mi cafèrci:; ~ont l e~ s uirnnte~ : 

Pré~ i clentc clu Bengal.- Gaya, Haza ribùf!' h, :Jfinghyr, Sikkim-Tibet. 
Présidence cle Bornbav.-Chota l -dcnur, X arukot. 
Birmanie. · · . 
Inde C'cntralc.-Rewah. 
T'ro,·inces Centralcs.-B{tlaghàt, Ba. tar, Rilù~pur. 

l Trans. Ins. ::\lining and ::\[dallurg1·, 1898, ' 'ol. VII, p. 168. 
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Coorg. 
Présidence de M:adras.-Gânjâm, K13llore, X<ilgiris, Salem, Trichinopoli, Yiza-

gapatâm, T'ravancore. 
Mysore. 
Punjab.-Bhâbeh, Gurgfon, Kangra. 
Hajputana.-Ajmere-M:erwâra, Jaipur, Kishengarh, Sirohi, Tonk. 

A l'époque de l'examen des district producteur fait par H. Rolland 1 

il y avait au Bengal 250 mines en exploitation donnant par année -!50 tonnes 
à peu près de mica vendable. Beaucoup des mines étaient situées à quelque 
distance des communications par chemin de fer et étaient par conséquent 
très embarrassées. Une nouvelle ligne était à l'étude pour atteindre les ter
rains à mica, et on s'attendait qu'elle aiderait beaucoup au développement de 
l'industrie. La surface du pays dans cette aire facilite la découverte des peg
matites, elle est montueuse et ubit une grande dénudation durant la saison 
des pluies. Les méthodes suivies pour l'extraction ont excessiYement primi
fo1es et il règne une di po ition à épuiser les indications de surface sans 
'occuper des dépôts qui peuvent exister en profondeur. Les richesses de cette 

aire sont regardées comme considérable . Il y a dans certains filons de peg
matite de petites quantités cl'apatite notamment à la mùie lakamanclwa, prè 
de Koclerma et ce minéral pourra être extrait comme sous-produit en certains 
endroits. Les minéraux accessoires de dykes qui peuvent être signalés 
comme ayant un intérêt minéralogique, sont la triplite, l'uraninite, la torber-
1ùte, leucopyrite, tourmaline, lepidolite, columbite, et beryl. De grande 
quantités de :feldspath de forte teneur sont traitées comme des déchets car 
il n 'y a pas de demande pour ce minéral. Il n'y a nulle part de kaolin en 
abondance. 

Le second grand terrain 1à mica est celui du di trict de R ellore dans la 
Présidence de )fadras. Comme on l'a déjà fa it remarquer cette aire diffère 
beaucoup clc la région du Bcngal en ce que la surface de la terre est plate 
et forme des plaines basses d'alluvion, trait qui est nettement ad ,·erse à la 
clécouYerte facile des gisements de mica, par uite de la grande quantité de 
matériaux de surface répandue sur les TO ·hcs plus anciennes. L ·extraction 
est aussi plus difficile et plu coüteu e clan un pays de ce genre que clans 
une région montagneuse. Lïnclustrie du mica à Xellore clate d\m peu plus 
cle vingt années et le total des mines en exploitation lors cle la •isite de nI. 
Rolland ne dépassa it pas quarante. Les pegmatites suivent là le feuillei.age 
<les schi ste,; et on a remarqué que leurs zones cle bordure sont d'une nature 
beaucoup plus ba. ique que Jeurs portions centrale . Le d)'kes, ayant une 
structure cle granite, sont :fréquents et contiennent souYent du bon mica . Les 
plus grands cristaux de mica, de beaucoup, qu ·on a trouYés dan. l'Inde pro
YÎennent de ce cli>'trict. On a sorti de la mine Juikurte cle$ feui lles mesurant 
10 pieds par le tra rer,.; et l e~ feuilles cle 30" X 2-l" Re renc:on trent fréquem
ment. Il se peut que de ~rand gi>:ements de mica soient cachés en de,~ous 
clïmmenseR dépôt>: <l'allurion et grés-sous-récent.~ qui rou n ent de grande 

1 T. I-T. ITollancl, "The :IIi ca Depo its of lndia," :llcm. Ueol. Sun. Ind. Vol. 
XXXff, Part II, l!l02. 
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portions de l'aire; mais même les gîtes de mica à découvert dans les districts 
érodés suffisent, apparemment, à permettre de maintenir à son niveau du
rant bien des années la production actuelle. 

L 'étendue de mica Nilgiris forme une région productrice importante et 
l'on a tiré de Crerambacli de grandes feuilles de minéral de haute catégorie. 

lfajputana prend de plus en plus d'importance comme Etat producteur 
et les exportations de mines augmentent rapiclemfent. Les autres endroits 
cités ne contribuent pas beaucoup au rendement total de l'Inde, mais on a 
locali é, en divers endroit des districts signalés, des gisements qui promet
tent beaucoup. 

E xistence géologique. 

Dans toute l'aire micafère du Bengal, il y a de grand espaces de gneiss 
pas ant an micaschiste. En contac:t immédiat avec les gisements de mica 
on trouve aus i des schistes à tourmaline, des roches et quartzites amphibo
liques avec dykes irruptifs de diorite à grain fin. Le roches cl"amphibole 
ressemblent à la diorite et l'on trouve assez fréquemment des gisements de 
mica entre ces deux roches. Le mica que ron trouve dans les schistes est 
Ju genre mu.·covite et l'on trouve aussi du mi ca noir (biotite) et de l'espèce 
rouge (lepidolite) Les gneiss sont classés clans la géologie Indienne parmi 
les plus jeunes termes de la formation Ard1éenne et out une allure de l'est 
à l'ouest Hec un plongement de 75° nord. 

On ne trouve pas en règle générale les pegmatites contenant du mica 
précieux traYersant les gneiss ou le granite, la seule existence présentant 
de la Yaleur étallt dans les rnicaschi~tes qui sont généralement rapportés 
à la cl iYi sion supérieure de la séri e nistall ine archéenne. 

Le mica de commerce existe pre. que exelusiYement dans les clykes de 
pegmatite intercalés dans les shistes et dont la largeur Ya, de quelques 
pouces à Yingt p ieds. Lft roche enca i,.;sa nte a so uYent subi de,; Jailles ou 
rejets qui l"ont dérangé de son allure normale. Les pegmati tes ont subi les 
mêmes failles et souYellt au point de faille tl cs parcour;; trans1·ersaux d\me 
largenr considérable se sont formés . 



Le pegmatite consistent en amas amorphes de quartz, en grand cris
taux de feldspath orthoclase, et en cristaux ou "liYTet " de musroritc. Géné
ralement parlant, leur teneur en mica et sa ·qualité dépendent dans une 
grande me ure de la nature de la roche encaissante. Le plus riche et les 
meilleurs gi ements de mica se trom·ent dan les dykes recoupant le mica schi te (Fig. 5) . 

f 

Fm. 5.-Coupe d\111 dyke de pegmatite a,·ec feuille, Hazaribagh, Bengal. 

P, pegmatite normale ; P1
, zone quartzeuse ; , mica ch iste ; :\l, mica ; F, faille. 

Quaud la roche adjacente c t fortement felcl,.;pathique, le cri taux de 
feldspath de couleur ro~e préc1ominent clans le filon et l'exi tence de mica 
est insignifiante. 
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On trouve dan les dykes beaucoup de minéraux accessoires, comme 
tourmaline, grenat, columbite, etc. La tourmaline est ouvent en gros anias 
et e t habituellement de couleur noire ( ehorl). Les eristfaux de tourma
line traversent quelquefoi le. cristaux de mica et les rendent impropre à 
tout u age. Dan le district de ellore, Madras, on trouve les pegmatites 

s 
Frn. 6.-Coupc d'un dyke de pegmatite aYce faille, Hazaribagh, Bcngal. 

gn, gnei ss fortement feldspathique ; P, pegmatite aYce mi ca (m); B, brèche. 

dam; une plaine ba:;se princ ipalcmeitt ;;mmontée de dépôts récent;; cl allul'ion
naircf', cc qui dérange beaucoup k•m· clé(·Oul'ertc et lcnr exploitati on . î)exis
tence est à tous les égards semblable ù celle du cfotrict de Bengal. Les d:ykcs 
de pegmatite recoupent le mie:a;:(·hi,;tc en to11 <·orcl1111 (·L' l't so11t "ou1·eut dé
composés fortement, la partie centrale étant fa ite de kaol in tandis que les 
portions extérieure .. ont compo:::ées clc feld spath pur on de roche quartzeuse. 
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On trouve le mica entre cette dernière roche et le kaolin. (Fig. 7). L'extrac
tion dans cette aire basse e t généralement plus coûteu e que dans le c1i -
tricts plus élevés du Bengal. Les terrain miniers sont loués du gouYerne
ment au taux de cinquante roupies l'acre et avec chaque demande il faut 
faire un dépôt de 500 roupie ou de toute somme que peuvent fixer les au
torités. 

s 
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't k- r 
Frn. 7.-Coupc de dykc de pPgmatite. SouthNtst " "ainad. );ilg iris, Madra . 

:'-:. 111i cii.;chi~t.· : P. pegmatite normale ; K, feldspath décomposé ou kaolin ; ::0.I, mica; 
Q. quartz. 

Pri.r et Calégoriei;.1 

T'a rrn i le,.: cl i ff érellte,; c:atégories sortie" cle;; mines clc l' fncl c, les feuilles 
(ll' rnic·a fac;onnée,.: sont a,.:,.:ortie" sn i mut la qua lité; les eommerc;ants recon-
1rn i,.:seJit qnatrl' c,.:pèr·es : ( 1) rniea rubi,.:, dur et gros,;icr : (2) mica blanc, 
transparent: (:3) rnirn <l éeo loré et fumeux: (+) mica noir aYec défaut. 

Si la rnleur <ln mica n1hi,.: e;;t rcpré,;entée par , on paierait-! pour le 
blanc. 2 pom le décoloré et 1 pour les feuilles noire. ou aYec cl<'.,faut, de même 

l Compilé lk :'dinerai fnd11 ~ try. \ "ol. \"ll. p. 312. 
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dimension. L-es classements et les prix approximatifs du meilleur mica rubis, 
par li ne sont: 

S. cl. 
Xo 1, Feuille mesurant de 36 à 50 pouce carrés .. 6 8 

Xo 2, " " 24 à 36 " " 4 0 

Xo 3, " " 16 à 24 " " 2 0 

No-±, " " 10à16 " " 1 0 

Xo 5, " " 6.à 10 " " 0 4 

Xo 6, " " 4à 6 " " 0 2 

Ces feuilles sont façonnées de la meilleure façon possible pour faire dis
paraître le défauts. Les feuilles carrées, rectangulaires ou en losanges rap
portent les plus hauts prix. Les feuilles sont empaquetées en boîtes cle 100 
li\Tes et charroyées .à la gare de chemin de fer la plus rapprochée. La dis
tance des mines au chemin de fer varie de 30 à HO milles. 

Quant à la quantité de mica dont l'Inde dispose, il n'y a aucun cloute 
que les filons cle pegmatite sont nombreux et grands, cornpar·és à ceux d'au
tre pay. et en quelques endroits, la quantité cle mica est abondante. Mais 
la façon d'exploiter ceR mines est extravagante ~ l'excès et 90 p. c. du mica 
extrait est g~tté et rendu impropre à l'u. age. 

Les salaires sont très bas; les femmes ont six sous par jour et les bons 
traYaillenrs indigènes reçoi1•ent huit SOUS. ru contremaître inlligène de pre
mier ordre, et, clans les conditions existantes on ne peut employer que ceux
là, reçoit cle se ize sous :à vingt sous par jour. En l'absence de toute machine, il 
est tliffieile de ,;uine les gi~ements au-dessous de 100 pieds en profondeur et il 
a fallu abandonner cles rniJ1es clonnru1t encore de bons indi ces de min erai . 11 
r:.e peut y arnir aucun cloute qu'avec l'introduction clc méthodes nouYelles, le 
gas11illage de mi ca sera beaucoup moindre, on sortira de meilleures qualités 
et la mine pourra être c·on"enée en ex i,;tence jn:-;qu'ù son épui"erne nt total. 
A pré~ent, on extrait . eulemcnt les part ies décomposées ou partiellement dé
cornpo~éei' <lu filon, et il est certain que le mica doit aYoir :::uhi, lui aussi, 
une certaine décomposition partielle. Vextradion en profoncleu r (lan,; la 
matière Aloneuse dure donnerait clu mi c·a <lnr et non décomposé, et (le l'ette 
façon augmenterait le ren<lcrnent cle la mi11e en qualité et eii quantité . 

On a oh,;enù dans le mira <le lTncle qnelqne,; trait,; min éral ogiques ·inlr
re. ~ank T,e,; feuilles ,;ont quelquefois eur ieu.·ement marquées. l~ar phH·ef:, 
ime moitié (le chaque feuille sera <le 1a 1m1seo1·ite et l'autre moitié rle la bio
tite. la ligne (le clémareation entre les deux (·otileur,; étant parfaitement <lroitc 
tancli,; qnïl ne paraîl pas \' aYoir <l'a11trc changement <lmi,; la feu ille. ]) 'au
trL'" feuille~ ,;ont quadrillée;: par tlc;: ligne::: noire:-: rlucf: ?1 la biotite. Dans 
quclqup r·a,;, on ~rou 1·e de:< e!ldan•:; tlcutelée,; (le quartz Pntre ll',; lanwl les. 
Tou;: c·cs cléfant::: ont naturellement une influence i::nr le prix. T.e" eonlenrs 
Je,; plu,; pré<·ieu,;c·~ f:ont le ruhi,; pur, rambn'. le rert pâle et le blanc trans
parent. 11 y a nu~;:i le blanc d'argent que les naturC'l,; recherchent becrnco11p 
pour k trc1rnil tlÏn('n1;:tation décoratif. 
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ÉTATS-mus. 

La muscovite con titue la production presque totale de mica des Etats
Unis, bien que l'on ait tiré de la biotite des mine qui donnent du mica 
blanc. La phlogopite n'est pa extraite pom le commerce aux Etats--C-1ri . 

Le mica possède un mode d'exi tence emblable ià celui de l'Inde, c'est-ù
dire qu'on le trouve a socié à des dykes de pegmatite grossiers. Le plu 
grand développement de ces dykes se trouve dan les Etats ui'l"'ant : Caroline 
du Nord, Ir1aho, :Marylal1C1, ~ou veau )fexique, X ew-York, et Caroline du 
Sud. Le développement de. gisements se fait d'une manière à peu prè ana
logue à celle qu'on uit en Canada, c'e t-à-dire que la plupart du temps, le 
mines sont entre les main de petits exploitants qui le exploitent d'une façon 
intermittente. Q,-uelques-uns des plus gros fabricants de mica ont leurs nrines 
propres qu'ils exploitent sur une plus grande échelle à l'aide de machines, 
mais leur nombre est limité et relativement peu considérable. Le bas prix de 
la main-d'œuvre clans l'Inde peut permettre cle faire de l'exploitation profita
ble, mais avec cles méthodes primitives et sans suite; mais il emble que pour 
installer sur une base commerciale saine l'industrie américaine et canadienne 
du mica, il faudra finalement entreprendre l'abatage des gisements, d'une ma
nière plus systématique et cle la part cle compagnies organisées. Peu de 
mines américaines ont des atelier de quelque profondeur et le mica e t géné
ralement extrait de puits de surface. 

L<!s résenes du minéral qui ont clans le pays paraissent d'aprè le ren
seignements dont on dispo e, assez considérables et le peu c1e différence que 
dénotent les chiffres de la production annuelle durant ces dernières années 
semblerait indiquer que les producteurs ont tenté peu d'efforts pour aug
menter leur rendement.i 

Le tableau qui suit donne la production du mica aux Etats--Cni::: pour 
les Yingt-cinq dernières années.2 / 

1 A\'ÏS de l'autcur.-Quand cc qui précède a été éC'rit, on n'aYait pas les chiffres 
de production pour 1910. Les Etats-1:.:-nis tiennent maintenant la tête de la liste des 
pays producteurs. 

2 Production du mica en 1910. D. B. Sterett. Publiée par le ervicc Géologique 
des EtatsTnis, 1911. 
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TABLI!}AU XI . 

Production du Mica aux Etats-Unis pour les vingt-cinq années 1886-1910. 

Mica en Feu illes. 
1 

Mica en .Morceaux. 
1 

Quantitf>. Valeur. Quantité. Valeur. [ Vale11r Total. 
---

livres. $ Petites tons. $ $ 
1886 40,000 70,000 ï0,000 
1 87 70,000 142,250 142,250 
1888 48,000 70,000 70,000 
1889 49,500 50.000 50,000 
1890 60,000 75,000 75,000 
1891 75,000 100,000 100,000 
1892 75,000 100.000 100,000 
1 93 51,111 156 88,929 
18\H 35,943 191 52,388 
1 95 44,325 H8 55,831 
1 9o 4!l,156 65,441 222 l,ï50 67,191 
18!lï 82.676 80,774 740 14.452 95,226 
1898 129,520 103.53-± 3,999 2ï ,5o-! 131,0IJ8 
181l9 108,570 70,58ï ] ,505 50,878 121,405 
1900 456,283 92,ï58 5,-J,!=17 55,202 H7,960 
1901 360,060 98,859 2,171 19,ïl9 118,578 
1902 3ï3,2o6 3,843 1,400 35006 118,849 
1903 619,oOO 118,088 1,659 25 040 H3,128 
l!lO-! 068,358 109,-!62 l,09G JO 854 120,316 
1905 92-!, 75 160, 732 1,126 17,856 178,588 
1906 1,423,100 252,248 1,489 22,ï42 2ï4,990 
1907 1,060,182 349,311 3.025 42,800 3H2,lll 
1908 972,904 234.021 2,41 ï 

1 

83,!l04 26ï,925 
1909 1,809,582 234,482 4,0HO 46,0+7 280,529 
1910 2,476,190 283,832 4.065 53,265 33ï,09ï 

RÉP .A.RTITION DES GISE:llENTS . 

Au Colorado, les principaux gi ements exploités jusqu"à cc jour se trou
vent dans les comtés Boulder et Freemont, d'où l'on a sorti de grandes feuilles 
claire . La 1Cmï.on Mi ca Uills ancl l\1ining Company a fait faire des plaus 
pour un moulin à moudre, à Canon City en 1906, mais on ne connaît pas 
d autres détails quant à l'abatage. 

L' n gisement de mica a été ouYert et travaillé au début des 90 prèf: 
de Cripple Creek. Dans l' Idaho, lfl Spokane Mica Company a exploité un 
gisement près de Troy, 'Comté de Latah en 1906, et le produit était pour la 
plus grande partie cnl'oyé au moulin à moudre de la C'ornpagllic à Spokane, 
Wash. La majorité de. mines sont situées dans le comté qui précède. Dans 
le Dakota du Sud, la Westinghou. e Elcctric •Company a exploité deux gise
ment en 1906, les mines Xew-York et \\'hi.te Star. Les lorafüati on sont 
nombreuses près de Cu:;tcr et Deadwoocl. T~a eass iter ite est un minéral 
qu'on home fréquemment dans les dykcs clc pegmatite des Black Hilk 

En Virginie, des affleurements fa1·orahlc. ont été locali sés rlam le comté 
Amelia , mais ne parais;:ent pas aYoir été encore exploité;; ;:éricn~cment. Dans 
la Caroline clu Xonl, les principaux gisements sont clans les comté,.; clc Yan
cey, Ja kson , Haywoocl, ·11Iaron et :Jiitchell. 
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Le New-Hampshire a peut être produit plus de mica qu'aucun antre 
Etat de l'Union et à une certaine époque, le rendement cle ses mines consti
tuait 80 p. c. de la production totale des Etats- nis. La mine Ruggles a, 
.dit-on, produit plus de $8,000,000. de mica, depuis 1803. .1.es principaux 
gisements sont dans les comtés de Groton, Grafton, Cheshire, Danbury et 
Alstead. Une particularité de beaucoup de mines est l'existence d'énormes 
cristaux de beryl, as ociés au_ mica. 

Dans le Maine, les pegmatites micafèTes ont été exploitées dans le comté 
d'Oxforcl et les pegmatites clu Mont Mica, près de Paris, sont fameuses pour 
la belle tourmaline qu'elles contiennent. 

En Californie, on a signalé, à la fin de 1901, de grands gisement; de 
mica, mais leur importance ne paraît pas arnir été très considérable. Les 
gisements étaient situés clans le district Piru, comté de Ventura. 

Dans l'Alabama, les principaux gisement. ont clans le comtés de Ran
dolph, Œeburne et Clay. 

Le Dakota, Wyoming, Rouveau Mexique, Utah, Kevada, et la Georgie 
ont aussi donné une petite production de mica, mais ni la quantité ni la qua
lité du minerai n'approchent de celui des Etats-Unis. 

On signale aussi une petite production du X ew-J ersey. 
Dans le Wisconsin, on a trouvé, il y a quelques a.rn1ées une nouvelle es

pèce de mica dans un dyke de pegmatite près de Wansau. On a trouvé seu
lement de petits cristaux et on a constaté que le minéral fusait facilement 
et contenait beaucoup de lithine, soude et chlore. 011 a donné à ce minéral 
le nom d'irvingite. 

Prodiiction. 

Le rendement durant l'année 1910 est venu principalement de sept 
Etats: Caroline du K orcl, Dakota Sud, New Hampshire, Colorado, Caroliue 
du Sud, ~ ouYeau :fy[exique, et Massachusetts, nommés dians l'ordre de la va
leur de leur production. La Caroline du Sud et le ~ou veau Mexique ont 
rentrés dans la liste des Etats producteurs de mica en 1910, aucune produc
tion n'ayant été signalée de ces Etats en 1909. n petit rendement a été 
signalé du )fassachusetts qui n'avait rien produit durant plusieurs années. 
Vri.rginie, Alabama, New-York, Georgie et Maine n 'ont rien donné comme 
production en 1910, quoique ces Etats figurent comme producteurs en 1909. 

La Yaleur de la production de mica en 1910 a été plus grande de $56, 
568, que celle de 1909 et plus forte que celle d'aucune autre année, sauf 1907, 
où elle s'est éle1·ée à $392.,111. La production de mica en fouilles s ·est élevée 
à 2,476, 190 li nes é17 aluées à $283,832, soit une augmentation de 666,608 
livres et $±9,350 c1e plus qu'en 1909. 

La production de mi.ca en feuilles, _signalée pour le Eta te; chaque annec, 
farie beaucoup et il est difficile d "établir une clisfü1ction entre le mica a ve
tites feuille::: pom forme<' à l'emporte-pièce et le mica en morceaux. La rnria
tion est aus,;i due en partie au fait que, clans quelques nnnées, le;:: proctuc
teurs achèYent la fabciration cle plns cle leur mica que dans d'autre<' années 
et signalent ain;;i de plm petites quantitéR de mica en feuille;; et plus de 
mica en morreanx qne clans les années oit moins cle mica est façonné en 
feuilles. 
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Prix. 

Le prix moyen des feuilles de mica aux Etat -Unis durant 1910, tel 
qu'on peut le déduire du total de la production était cle 11.5 cents la livre, 
comparé •à 12.9 cents la livre en 1909. Le prix moyen dans les divers Etats 
pour le mica en feuille était: Caroline du Nord, ±2.5 cents la livre · R ew
Hampshire, 22.3 cents la Ji-ue; DaJrnta Sud, 3.6 cents la livre. 

Pour le mica en morceaux, en 1910, le prix moyen était $13 .10 la tonne, 
comparé avec $11.26 en 1909 et avec $14.02 en 190 . 

Il n "est pa pos ible de donner absolument les prix des feuilles de mica 
fabriquées, d'après le catalognes des marchands car les escomptes accordés 
varient avec la nature des achat~ . Les prix cotés sont puisé au catalogue
type de 1911. On accorde des e. comptes allant de 70 à 10 p. c. pour le 
mica ià poêles et de 60 à 10 p. c. pour le mica électrique. 

Prix par livre cotés pour Mica à poêles et le Mica électrique, pour 1911. 

MICA A POÊLES 

Dimension 

j ~" X 211 ... .. ... .•........... ... . 
2 11 X 2,,,,,,,, ..... . ... . , ........ . 
2 /1 X 311 ... .... .... ·•••• · ..... .. . 
3 ,, X 3,, .... ... ............. . .... . 
3 ,, X 4n ................... . .. . ... . . 
4 n X 6 11 . ..... .... .. ... ... ......... . 

Prix 

1. 20 
2.00 
3.50 
5.7."1 
7.00 
9.50 

M !CA ELECTHIQUE 

lJimension 

X 3 .. ...... .. ... .. .. .......... . 
X fi11 ......• . . . .... . ........ .. . 

X 4., ..... .. .......... .. ··· ···1 
X 4 11 ... ...... ... ..... . .. .•.. .. 
X 7 11 ••..••. . • • •• . . . •• •••• .. 

X ft11 •..... ......... .. . ..... , 

Impol"tations . 

Prix 

$1. 75 
5.50 
2. 75 
~.50 
7.'15 

11 .00 

Les importations, aux Etats-l'nis, cle mica en feuilles façonné durant 
1910, telles qnïndiquée~ par le Bureau de la . 'tati~lique clu :Jiinistèrc du 
Commerce et clu Trarnil ~e sont é}eYécR à 1,%1,523 lin-es à ~î:2±,525 . Du 
mica moulu chme Yaleur de $1,298 a été importé en 1D10, les années anté
rieures rien n'arnit été enregistré. 

T_,es importations cle mica aux Etats-l~nis pour la pério!le <le cinq années 
1906-1$)10 sont données dans le tableau suirnnt: 

Année. 

HJ06 ....... .. 
190ï ... .... . 
1908 ... ...... 
1909 ... . ..... 
1910 ... .. .. .. 

TABLEAU XII. 

Mica importé aux Etats-Unis durant la période 1906-10. 

NoN FAllRIQL"É 
- - -

Qnantité Valeur 

lbs . ~ 

2.9 '4 .llû 98::!,fl81 
2,22(i,460 84 ,09S 

4~ï.33:! 2:?4,4:)6 
l ,flït-\,48:? 533,:rn; 
1,424.618 460,694 

TAILLÉ 

Qnantit 

OL' FAço:<:<É 

é Vale11r 
- -

lbs. 
8~.019 

112,230 
51,041 

1(j , 16!) 
5:~6,905 

s 
!i8,6~ï 
7ï, !fil 
41,fi(\2 
8ë>,5!l:i 

263,t-\31 

'l'O'J'AJ, 

Q11antité 

lhs . 
:'J.r(iG, 7:l8 
2,338.(iflO 

f)-1~,:~ï~1 

1,84ti,ü51 
1,961,523 

Val~ur 

s 
l,042,fl08 

~1:?5,'.!59 
206,058 
618,813 
724,525 

I'ar les tahlerrnx q11i pré<·èllent, on peut mir qu"en rnlcur les importa
tions de mica en ra11née 1910 ont <lépa~~é la -proclu<:tion totale pour la même 



46 

période, de $387,428, c'est~à-dire que la valeur de la production a été beau
coup moindre que la moitié de celle des importations. 

L'introduction du 'Tarif Dingley aux Etats-Unis en 1897, a été cause 
que les importations du mica aux Etats- nis ont atteint une plus haute caté
gorie. En vertu de ce tarif le prix moyen par tonne de mica ambré eÀ1)édié 
aux Etats-unis a atteint m1 si haut chiffre, si on le compare à celui qui est 
expédié en Angleterre (voir Tableau V). Les termes du tarif prescrivaient 
une distinction entre le mica non travaillé et travaillé (taillé ou façonné) et 
l'imposition d'un droit de 6 cents la livre ur le premier et de 12 cts la livre 
sur le second, avec un droit de 20 p. c. ad valorem sur les deux catégories. 
Ce tarif intercli ·ait virtuellement l'importation cle mica de bas e catégorie, 
fait que les expéditeur Indiens eux~même sont été obligés de reconnaître. 

AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE. 

Durant les cinq dernière années, la teneur en mica blanc de certains 
filons de pegmatite de l'Afrique Orientale Allemande a attiré lm peu !"at
tention et en 1909-10, la quantité totale de mica produit dan la colonie s'est 
élevée ià quelque 104 tonnes de minéral brut, évalués à 258,799 marks ($61, 
594) . Le chiffres que montre le Tableau XIV donnent une idée de la crois
sance de l'industrie durant la période 1905-10 et on Yerra que la valeur du 
mica sorti en 1909 dépasse la production en 1905 de sept fois à peu près. 
La description suivante de l'existence de mica dans l'Afrique Orientale Alle
mande, a me les chiffres cle production a été très gracieusement fournie au 
ministère par le Bureau C'olonial Allemand et est l'œuvre du Dr \.. 
J\]autzsch. 

"L'exploitation de g isements de mica ayant une nleur commerciale, 
clans l'Afrique Orientale Allemarnle est surtout limitée aux régions des mon
tagnes rluguru et des chaînes avoisinantes. Les roches de cette aire sont 
principalement un gneiss à biotite qui laisse voir de grandes différences de 
structure et de composit ion minérale. Dans les Tégions à mica, ce gnei s 
est traverné par beaucoup de clykes de pegmatites qui plongent à des angles 
peu écartés cle la verticale et vont en épaisseur, de 30 à 70 pieds. 

Le mica trouYé clans ces clykes ef:t inrnriablement cle la muscovite, ou 
mica blanc et beaucoup d'examens de matières prélevées dans les différentes 
1 égion,; ont été exérnté;; par le Service Géoloqique pour déterminer la Yaleur 
marchande des clirnrn échantillon, . On connaît déjà beaucoup d'existences 
de mica et beaucoup de gisements ont clonné tle grande, feuilles. Mais, clans 
beaucoup rle eaf:, le mica tromé était trop étiré et trop broyé on bien les gif'e
ment,; n "étaient pas assez considérn blcR pour justifier rleR dépenses de capi
taux flaM l"exploitation des clvkef:. 1,e manque cl e facilités de transport ac
compagné iles difAc11ltés cle rnain-rl"cru 1Te ont beaucoup dérangé le dhclop
pement. Si ces embarras disparaii::saient beaueoup cle gisements qui ne sont 
pas profitables actuellement cleYicnclraient rles producteurs précieux. 

Actuellement, les cleux principaux rlistricts procluetenrs consistent dans 
la région qui borde la ri 1·ière :Jibakana, tributaire cle la •lligcta qui est ex
ploitée par la German East Africa :Jiica and M:ining Company (autrefois 
lrilliam Sdrnarz) d l"ék]](lue possédée par la llforogoro Mica Company (au
trefois .\. Prii~:<c) qui est nu nord de 1\Iorogoro. 
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'ur la M:bakana, les principales mines sont la Bertha, Bornhardt, Ger
lach, Borchers, et Rohe Wacht qui ont éparses sur l'arète qui descend du 
plateau Lukwengule à la vallée qui e t en dessous. Un certain nombre de 
pro pects ont été aussi jalonnés dans le voisinage de la mine qui précède et 
on dit que les bonnes indications de mica sont nombreuses. Le mica est là 
principalement dans la Ralbande pegmatique d'un dyke de quartz presque ab
solument pur, large de 12 à 20 pieds et ayant une allure qui va presque di
rectement du nord au sud ( 170°). La zone où l'on trouYe le nnca consiste 
en mine pegmatite type contenant de grands cristaux d'orthoclase et de mica 
dans une pâte de quartz. 'Cette zone a une largeur de 75 à 90 pieds et at
teint une largeur ma,'(imum de quelque 8 pieds à la surface. A 16 pieds 
on a trom·é que a largeur clépa ait 15 pieds. La couleur des plaques de 
mica en feuilles épai ses est brun foncé allant au Yert brunâtre foncé, mai le 
minéral est très clair et les plaques cle 1 cm. d'épaisseur sont plus qu'orc1i
nairement transparentes. 

Le:s taches et mouchetures cle magnétite, spécularite, etc., entre les la
melles sont assez fréquentes, mais d'après les expériences qu'on a faites pour 
0prouver la conductibilité du minéral, on dit, qu'elles ne dérangent beau<;·mp 
ses propriétés i olatrices. Les cri taux ont relatiYement indemnes de bro
yage et de contorsion et les dyke ont subi l'action atmosphérique jusqu'à 
une petite distance seulement de la surface. 

Dans d 'autre · clykes dam le Yoisinao-c plus ou moins rapproché, l'exis
tence des cri taux de mica n'est pas limitée à une zone ou à un filet unique. 
On trou\·e sournnt des agrégats de grandes feuilles de mica enclaYés dan le 
massif des clykes et on a trouYé un cristal mesurant 3.5" X 31" en traYeI" des 
plaques. On a obtenu des feuille. parfaites, exemptes cle craqueric et d'aYa
ri.e causées par leur extraction cle la roche, ayant jusqu·ià 13" X 18" de dia
mètre 

La production, ~L l'origine de l'industrie en 1902, s'élevait à une moyenne 
d'enYiron 1.3 tonnes par mois. 

Le tableau Ruirnnt montre la nature électrique de cc mica comparé avec 
celui d'autres sources : 

TABLEAU XIII. 

Puissance diélectrique de certains Micas. 

Mica. Résistance 
Spécifique. 

mill. megobms. , 
Africain Oriental Echantillon T. ..... 900 

" " " II...... nso 
'' 111...... noo 

Américain, basse catrgorie, tacheté :380 
Canadien ambré, Echantillon I...... Ç)QQ 

" II...... ï00-800 
Meilleur Rubis Indien................... J ,ZOO 

Epaisseur 
des Plaques . 

mm. 
0.12 
O. li 
0.Zl 
0.2.) 
0.2:> 
0.2.j 
O.:?~, 

Pression 
D'endurance. 

vots. 
lZ,000 

10,000-IZ,000 
11,000 
l l ,000 
lZ,-100 
11 (iQQ 
18.000 

Parmi les aires appartenant à la Morogoro Jiica Company, celles qui sont 
exploitée actuellement sont la Kalte rlattc, IIannoYcrlarnl. Eimbe ·k, Ri-
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charcl Prü se, Kronprinzessin, et Preussen. Le re te cles concessions prises 
jusqu'rà présent représente seulement quelques endroits où on a locali é des 
affleurements cle mica. L existence clu mica ressemble là à celle de la région 
cle Mbakana, les cristaux du nord au sud et plongeant à. pic vers l'est. La 
roche encaissante est, de même clu gneiss à biotite et le principal développe
ment cle dykes se trouve sur la berge de droite du crique. Morogoro a une 
altitude d"à peu près 2,500 pieds. La production en cet endroit, clan la 
premierE- moitié cle l'année 1908, correspondait à un rendement mensuel 
moyen de 3.3 tonnes et le prix moyen obtenu pour le mica était de 5.33 
marks ($1.27) la livre, pour le feuilles claires en 2.66 marks ($0.63) pour 
les feuillets tacheté . 

D'autres affleurement de mica ont été localisés dans la chaîne uguru, 
aux endroits suivants, mais on n'a pas encore déterminé l'étendue ni la ri
chesse de beaucoup cle gisements. 

Collines Mindu, prè de Morogoro - plaque -±" à 6" par le travers. 
Kigambue, à l'e t de Morogoro. 
M sassa, di trict de Kibuncluga, clans le plateau d'épanclrement Ren1, 

nids de cristaux donnant des plaques cle 4" à 16" cle diamètre. 
Kikoya kwa K omorra, sur la berge gauche du crique Mgcta . 
Kong 'ho, au nord de Kikoya, plaques ayant jusqu'à 16" en traYers. 
Kipfunge, sur le versant sucl de la montagne niuhali, plaque 5" à 10" 

cle trarnrs avec relativement peu de défauts et d'enclaves. 
Fichtnerwerk, Yersant oue;;t du mont 'Lukwengule, plaque;; daires me

surant -±" à 8". 
Le. autres gisements de mica de l"Afrique Orientale sont les suirnnts 

bien que les détails de leur importance industrielle fassent encore défaut. 
Le district 8uwi Creck clans le::: montagnes Pongue. Le • uwi e jette 

clans le Wami et traYerse l'Hinterlancl Bagamoyo. On dit que le mica e .. t 
là clans tlu gnei:::s et il paraît associé à une roche éruptive. Le gi. ement est 
peut-être cl"originc métamorphique de contact. Les cristaux so1it fortement 
broyés et recourbés et les échantillons soumis jusqu'à présent n "étaient pas 
Yenclable:::. 

Yersant ouest de la montagne Luganga, di. trict :Jipapua. 
~I,kondumi clan la chaîne K guru, éperon septentrional de la chaîne 

T;]uguru, plaques bro}ées et inégales. 
:Jiomboja snr les eaux supérieures de la rivière 'C'langa, entre les village 

de Tutti et cle X alnmgulla, à l'ouest de la station militaire de Mahenge, 
cristaux écraf:és cle 6" de largeur, mai . enclins à la structure rubannée. 

:Jiont Fissage et Hauteurs de Upogoro, district de :Jiahenge. 
T\igarnba, montagnes Ktimiri, feuillets clairs 4" à 6" de largeur. 
"'.\fombo, Usambara (rni11c;:; 11ohrnc1 et Hagen) eristaux de rouleur Ycrte 

et rubis clonna11t de~ plaques de 18.6 pouces carré t mesurant " X 20" . 
:-i amc, Fsambara. 
Phitean 'iYoto, district Langenburg. 
:Jiawe et "'.\Incro. sih1é~ rlans la rég-ion 11 g-neis,.: rlu T,incli Hinterland. 

plaque. épaisses cle mira, mesurant G" X 10" mai. assez opaques et broyées. 
L'existence rl"uraninite ou pifrhhlenclc flYec le mira clans la nllée "'.\Iba

kana, montagne T,11gwengnle, rle la chaîne l'lug11rn est intéres:::antc. On 
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trome le minéral encastré dans le mica et il a souYent la forme de cristaux 
octaédriques. On trouve aussi des amas, dont le poids dépasse 70 livres. 
On trouve toujours ces massifs comme agrégats isolés dans les dykes. Le 
minéral est à la surface fortement altéré en une substance jaune qui a été 
déterminée par )farbvald connue un carbonate d'uranium ( rutherfordite) ~t 
contient: 

F30s ..... .. . 
co 2 • • 

PbO . .. .. . . . 

. .sa. % 

. .12.1 % 

. . 1.0% 

96.9 

Le minéral non altéré qui est, comme la rutherfordite, fortement radio
actif (20 pour cent à peu près plus que la pitchblende de Joachirnstal) pos
sède la composition suivante: 

U30s ...... 
PbO .. 
Cao .. 
Si0 2 •. 

FeO .. 
Th0 2 .. .. .. .. 

H 2 0 . . ..... . 

a densité est 8. 63 . 

. . 89 .47 
6. 7 
0.82 
0 . 52 
0 .±8 

0.20 
2 .03 

100.89 

On a from·é aus:::i dans les pegmatites du district :Morogoro un autre mi
néral contenant de l'oxyde d'uranium. Une analyse clc ce minéral a donné: 

5 

Xb20~ . . 
Ta 20;, . . 
F0 2 .• 

Ti0 2 •• 

Y20a ......... . 
Fe 20:i .. 

.\120:1 · ............ . 
PbO .. 
Cuo .. 
:JinO .. 

Cao .. 
H 20 .... 

Total .. 

. .-16. 03 

. . 1.20 

. . 10.GO 

. . O. !lO 

..1-±.12 
5 . 12 
0. 11 
î.55 
l. 21 
0. 28 
2 . 8-~ 

G. 2:3 

. . !l9 .83 
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On a trouvé que la densité est .J-. 80 ce qui est beaucoup inférieur au 
.poid normal de la fergu onite ( 5.8 - 5.9) d'où il a · été tiré pour la première 
fois. Un examen postérieur a amené à r econnaître un nouYeau minéral au
quel le nom de plumboniobite a été donné par son découneur, le Dr Hauser. 
Le minéral n'est que légèrement radio-actif. 

Le tableau sui rnnt montre le dé,·eloppement de l'industrie du mica dans 
la colonie depuis 1905. 

'I' A B I. E r\ U X I \ ' • 

Production du Mica dans l'Afrique Orientale Allemande 
durant la période 1905-10. 

Nombre de 
Year. terrains 

d'extraction. 

190.3-6 .. ....... ··· ··· ·· .... ...... ..... ... 21 
1906-ï ... ... ...... .. .. . ........ . . ··· ·· ·· · 30 
19üï-8 ...... ... .. .. ..... ...... ... . .. .. .... 35 
l!J08-H ... .... ........... ...... . ... ... . .. .. 
1909-10 ......... . . . .. · ··· ·· ...... . .. .. .. .. 

Mica brut. 

tonnes. 
63 
i3 

103 
85 

10-l 

Mica 
façonné. 

tonnes. 
20 

33 

Valeur. 

8,823 
lti,345 
16,190 
50,211 
6l,59-l 

Le mica produit en raison du bas prix du marché pour le qualités pe
tites et inférieures clericnt con tamment cle catégorie supérieure. La propor
tion, cllt mica grossier Olt du tout Ycnant ord inaire au rni11éral façonné Olt 

Ycndablc, est à peu prèH de 8 .1. 

BRÉSIL. 

Il y a ùau::; le:; Etats de Uoyaz, Bahia et Minas Ueraes des clykes de peg
matite donnant des foui lle::; Yendables de mica blanc qui ont été exploités 
clans une rcrtaine me,;ure. D'après les derniers renseignements gracieuse
ment fournis à cc mini stère par 1\I. O. A. Derby, du senie:e <.:éologique du 
BréRil, il paraît cependant que !"extraction du mica dans cc pay:; est main te
nant \·irtuellement arrêtée. T,a production de pu i:; quelque::; années ayant 
pre:<quc complètement c-e;;;:<é. n n "y a pas de ré(·entcs expéditions ~ignalées . 
On ne po":<èdc pas de eh i ffn' ,.; officiels rclati fs à la production des di \·erser,; 
mine~ et le rendement total paraît arnir été petit. 

Le;:; notes suirnntes :<ur les existence:- du mica au Bré:;;il >'ont puisées au 
rapport (]e 'JI. H . 1\:. :-IC"ott. 1 et i l paraît qu"elle,; n'""emhkut ;;ur la plupart 
rle:< point" aux dépôt!; ordinaireR qu·on trom·e ailleurR et leur re semblance 
a \ 'CC les gi~emcnt de l'Inde c. t frappante. 

1 Trnn,;. Jn,.;t . . \Jin . am! )kt., Yol. XII. l!l02-3, p. 33ï. 
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On ne dispose pas de renseignements relatifs aux gisements de Goyaz ou 
de Bahia, la quantité de minéral exporté de ces états ayant été petite, mais 
il faut dire que le mica de l'état de Goyaz est d'excellente qualité. 

Les principaux gi ernents cle mica sont as ociés à des filons, lentilles ou 
dykes de pegmatite qui sont clans les schiste métamorphiques de Santa 
Luzia de Carangola ur les contins des Etat<; de M inai:; Gereas et cl"Es
pirito anto; c'est de ces gisements qu'on extrait virtuellement tout le mica 
exporté du Bré il. La région varie en hauteur cle 2,500 pieds à 4,000 pieds 
au-dessus du niveau de la mer et les filons c1e pegmatite ou direction presque 
droit du norc1 au uc1 le long c1u flanc des chaînes de montagne iCayana Po
pogai qui forment le plateau d'épanchement entre les riYières Sao J oao do 
Rio Preto et Carangola. 

En règle générale les roches du Bréi:; il sont décomposées jusqu'à une 
grande profondeur, c'est particulièrement ce qui arri ,.é aYec les schistes mé
tamorphiques dans les régions où il y a des filons de pegmatite. Il y a fré
quemment plusiems filons rapprochés les uns des autres et quelques-uns se 
prolongent Rur de longues d istances; comme le pays est densement boisé il 
e~t difficile cle <lécouHir les affleuremcnti:; mais l'existcuce cle pegmatites est 
souYent rél-élée par des bosses de quartz protubérantes. 

T_,es filons ont cle 20" à 10' de largeur et consistent généralement en 
Kaolin, prownant cle la décomposition du fcldRpath où des "li nets" de 
mica sont irrégulièrement cli:.;~éminés . l Jes dimensions des linets cle mica 
diffèrent beaucoup et Yont de 10" X 20" de traYcrs et 6" d'épaisseur, mais la 
dimen ion moyenne est à peu près 6" X 6" et 3" cl"épaisseur. Beaucoup clu 
mica e~t clu t)·pe petit étoilé . 

De plus, une petite proportion seulement clos cristaux contient clos .filets 
,-euclablcs, et c'c t particulièrement le cas pour le minéral trou Yé près cle la 
mrface qui L·~t :-;ou1·e11t partiellement décompo~é par laïr et h)·drah'.>. 

°Gne clerni-douzaine à peu près flc mineR Ollt fourni cln mica pour rexpor
tation, mais clcnx seu lement ont été exploitées régulièrcrne11t, la miuc Fon
seca, et la rn inc Coron el Scraphino. 

Jli11 e Fonseca .-On a trom·é cc gisement Rnr le ~ommet d ~ur les flan<:.; 
cl"tme c·ollinc où une grande quantité lie mica friable clécompo,;é est à décou
Ycrt par >'llite de réro,;ion cl'un filet clc pegmatite. JJa qualité cle;:; Cri~brnx 
s·est bcau('Ollj) améliorée en profoncleur d la quantité ne clonne pa" de ~igne 
cle climi1mtio11. Le feld~path étant comp l(•tement Lwli11i"é on 1ù1 pa~ lie 
cl1ffü·nlté ù L'Xtraire cles plaq1w,; cle mie-a d"extraction ~e fai:::ant an moYen de 
trnnc-hée~ d cle c·iel,; ou1·ert~ . . \. t111e profuncll'ur clL• 30 pied~ à ix·u l;n\; on 
a trotm'.• un grand ma~~if de quartz d il a fallu contim1er l"ex!radion en 
dl'>'L'Cncla11t, de C'haque côté cle l'ob~tade. 
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La Fig. 8 montre une coupe dans le gisement qui a une largeur de 7 
pieds à peu près rà l a surface. Les cristaux ne sont pas, comme il arrive sou
vent dans· les filons de pegmatite limités à une zone quelconque du dyke, 
mais sont épars clans toute la por tion feldspathique. Le rendement jusqu'à 
ce jour est évalué à 30 tonnes environ de mica vendable. On a localisé sur 
la mine plusieurs autres affleurements donnant des promesses. 

p 
..... : 1 ... : :" ·. X X 

)( 

)( X x X ·=·: \' .f .... . )( X 

y )( . . · ... \ . 
)( X 

~ 'l-'. 
I, · • X ··'/ ' \ .. · 

')( ')( .... · ...... 
X X \": , ... . 

X X --:·:::·.:- ~r ')( X X 
X X 

X X · .. .1·.:: ... :" .. 
)( .. ·. 1--·~·· X X 8 

X )( . .. ... . . .. X : ... ,.. i : : : .... . : ·. 
X . . . 

)<. X . . . .... · X 
X ·\/·. 

)( 

)( X 

X >< )( X X 
.· /· 

X .. 
X X X 

X 
a 

FIG. 8.-Coupe dans un filon de pegmatite de la mine de mi ca Fonseca, Etat de ~linas 
Geraes, Brési l (cl'après .FI. K . Scott). 

P, pegmatite ; S, schiste métamorphique ; a, quartz. 

1lfine Ooronel Seravhino.-Cette mine est à un demi-mille ù peu près au 
sud de la mine Fonseca, et est située sur un prolongement du même dykc 
qui y a été trarnillé . L'existence cle mica clans ce;:; cleux mine .. , est iclentiqnc, 
mais le filon a, là seulement, 3' -6" de largeur ·à peu près et les cristaux cle 
mica sont un peu plus petits. La production totale de la mine s"élèYe à peu 
près à 20 tonnes cle minéral façonné . 

On a clécouYert d'autres dykes de pegmatite dans le rnisinage immédiat 
et il y en a sûrement d'autres, mais le pays étant très den émeut boi é, il 
est très difficile d'exécuter le trarnil cle prospection. 

Comme on l'a déjà fait remarquer, ]a qualité cl es feui1lets de mica à la 
surface et sur une petite distance en descendant est généralement panne en 
raison clc l"hydrntntion, mni" une fois que ]a zone ;;oum ise il l'action atmos
phérique est passée, les fc11i1lets s"amé]iorent rapidement. 

T,a plus gra ncle pnrtie clu mica produite est employée cl a ni; le pays pour 
n•rres rl l11mpe;;, poêle,:. etc., le reste est exporté à Londres ou aux Etats
"Lni;:;. 

T,es rnéthorlc;:; d'extraction Ront d 'nne nature 1111 peu prirnifo·e et comme 
il n\ a ni cliffirnlté à rencontrer, ni précaut ion à prendre ponr extraire les 
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cri taux de la matrice tendre de kaolin on emploie généralement cle la main
d'œuvre inexpérimentée. Les "livrets" de mica sont grossièrement débar
rassés du minéral décomposé dan les puits et sont passés aux femmes qui en 
détachent encore les portions sans valeur et fendent les feuillets en plaques 
épai ses de i" à i" . Elle sont finalement façonnées à la machine à guillo
tine et mises en paquets pour l'expédition. La catégorie de mica porte le 
nom de rubis et 50 p. c. à peu près du minéral expédié mesure en moyenne 
6" par le traver des plaques. ne portion considérable ( 70 p. e.) du tout, 
venant de la mine ne vaut rien à cause de l'écrasement et de la présence de 
substances étrangères, surtout de magnétite et de limonite entre les lamelles. 

Le classement du mica n'est pas fait avec soin et la pré ence de feuil
let. avec des défauts clans les expéditions leur a enle1é de leur valeur sur le 
marché de Lonc1res et a eu probablement une influence néfaste contre la de
mande croissante du mica Brésilien, parmi les consommateurs anglais. 

IJCs feuillets de mica sont empaquetés par boîtes de 100 livres à peu près 
et transportés à dos de mules à la station de Santa Luzia, la plus rappro
chée à 10-15 milles de là. 

Les. frais pour amener le mica Brésilien sur le marché sont à peu près 
ce qui suit: 

Frais d'extraction, façon et préparation pour le marché, y compris le trans-
port à la station de Santa J,uzia du chemin de fer Leopolclina . . $2-±3.50 

Fret jusqu"·à llio-Janiero.. . . . . . . . . 7.80 
'l'axe d'exportation d'Etat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 .22 
Emmagasinage et transbordement, etc. . . . . . --t.87 
Fret pour l"Europe, les Etats-"'Gnis, assurance, etc .. . . 2-!.35 

$309.'I-! 

Si l"on songe ù la sirnpl ici té des méthode qu ·on peut employer pour 
extraire le mica Brésilien et le bas prix de la main-cl'œune, il est étrange 
que cette imlustrie ne fasRe pas plus cle progrè>'. .\ ctuellement, le rende
ment les mineR clu Bré~il est en diminution constante et paraît 1·irtuellement 
11111. 

La procludion totale clu mica et cln tale, rle 1902-G est clonnée comme 
suit: 

Hl02 . . 
1903 .. 
HJO+ . . 
190.) . . 
1906 .. 

XORYJ~GE. 

.11 
.. î' 
.. 1+ 

1 
.. ô 

to11:0. 
" ,, 

" 
" 

Da11" le,: quatre-Yingt clix. 011 <1 c,:,a1·é cfL·xtrain• clc la mu,:t·o1·ite clan,: cc 
pay>' et on a c-reusé cles puit" a.rnnt jusqu'à 100 piccls cle profoncleur. Dans 
l"nn qui paraît êtrt> le "L'lli où ron ail tenté l"cxtradion. ù t1 minL' (;o<HjL•ltl.1 

l ColliPr~· C:uardian. \-ol. LXX\'ITT. p. 32 . Et aus~i ::\li1wral Tmlu,;try. 18!1!1. p. ~28. 
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près de Skutterud sur le côté sud-ouest, on a exploité un dyke de pegmatite 
d'une largeur considérable. Les cri taux de mica, étaient petits, en Tègle gé
nérale, bien que l'on ait trouYé quelquefois des climen ions de 12" X :2-!". La 
zone micafère forme une lentille clans le clyke et contient des cristaux de cou
leur verte qui, cependant, près de la surface sont très tachés de fer tandis 
qu'une forte proportion de cristaux, même frais sont rendu sans rnleur paT 
uite d'enclaves de grenat, tourmaline et autres minéraux. -Cn trait cm ieux 

de la tourmaline quand elle imprègne le mica est que le axes long des 
prismes de tourmaline sont souvent parallèles aux axe verticaux des cris
taux de mica bien que l'on trouve au si souvent la position verticale plus 
usuelle. Le trait le plus particulier, cependant, est que les plans de base 
de cristaux de mica sont rarement parallèles les uns aux autres, le ré"ultat 
étant qué les feuilles obtenues ont plus épais es à un bout qu'à l'autTe. On 
a trouvé qu'aprè arnir atteint une profondeur de 60 pieds, ce mica e pour
rit et devient brisant et s'altère en partie en stéatite. Le cristaux Ront 
tendres quand ou les extrait mais durcis ent en peu de temps. On u·a pas 
de rapport de fortes expéditions et il semble que l'extraction a maintenant 
cessé. 

CHINE . 

On dit quïl y a en Chine beaucoup cle gisements de mica blanc et rem
placement paraît être dans le voisinage de la baie Kiao-'Chan . D'aprè les 
derniers renseignements fournis par le Bureau Chinois d' Agriculture, Travail 
et Commerce, il ne s'est pas fait beaucoup d'abatage sur les gisements et un 
peu cle mica ~eulement a été extrait pour décoration et pour ouuages de 
peinture. On Rignale auRRi des gisements à Tschontschong dans Shantung, 
rnaiR l'ab;;ence cle facilités cle tran:port paraît entraver leur déYeloppernent. 

RÉPUBLIQlèF. ARGEXTI:\TE. 

Des pegmatites micafères donnant de grands feuillets clairs ont été ex
ploitées clans le di trict montagneux de la province cle Cordola. Le rende
ment c1es mines n "est pas important actuellement. 

On a obtenu, il y a qnelques années c1es feuillets cle rnuscoYite tle bonne 
qua] ité clans la chaîne )IacDonn_ell, mais les tl ifficultés cl~ tran . port "-~~ile~ 01_1t 
amené un prix de revient acldltiounel par to~ne de $120 et cela p~1 ?it a' oir 
eu l'effet d'empêcher le clheloppement d_es !!-"Lsernents._ T·out le mm~ral J~ro~ 
1 ·t 't' · Je'cl"ie' -~ To11l1res On a cleeouYert aus,;1 cle la 111usco,1tc flan~ ( u1 a e e e:q " , · · . . . 
L\.ustralie de l"Ouest mais on ne connaît pas exa temcnt l endroit . 

• \ l'RTQl'E DU SUD. 

D'aprè;; les rapport.« réc·ents il y a dan . L \ frique clu ;1~d ~le;; }~e~mat~te, 
micafères. l/cncl roi t où Jrs dykei:; Je,: plus fa rnrables ont ete clecom elts e~t a 
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25 milles il l'est de Leydsdorp près de la nnerc Olifants, dans le Tran ·mal 
du X ord. Les filons Yont presque droit de l'est à l'oueRt et ont été sui \'is sur 
une . oixantaine de mille. . On dit que le mica est extrnordinairement clair 
et parfait. On a extrait de. gisements de surface des cristaux me~urant 
16" X 18" par le travers. La région s'appelle champs de mica Macutsi. Les 
notes .suivantes relatives au district précité sont empruntés au "Mineral In
dustry' 1910. 

La Leyclsdorp Mica Lirnitecl eRt une compagnie no1Felle organi,;ée pour 
l'extraction clu mica en TransYaal. Le mica consi::;te en 600 daims de bas 
métal, embrassant une superficie de li X t mille à peu près d'une arête qui. 
longe la berge septentrionale de la ri,-ière Olifants. La mine est détenue 
depui:; pre que trois années et depuis 1910 du trarnil préparatoire aYait ét_é 
exécuté dan l'attente de rachèYement du chemin de for Rclah qui donnera 
accè •à ce di trict. Deux rent. naturels à peu près Reront employés. Les 
prix d'exploitation ont été calculé d 'après l'état actuel des transports et on a 
tramé qu'ils étaient de f.75 à f.95 par tonne de mica taillé recta11gulaire 
(n'ayant pas moins cle ..j." cle long-ueur) li l'ré n 1 one\ re:; . 

En plus des pays qui précèdent on a aussi extrait du mica en petite 
quantité de ·Huss ie. fü1xe (prinripalement de la lépi<lolite et de la zinn
waldite pour leur teneur en lithium) Mexique, :\011\"elle-Zélamle et Ceylan. 

:'llÉTHODES CO:'IDIEH CIAl ,ES DES lèXPÉDTTEUHS. 

Bien que les essais pratiqués sur les clifférentes variétés de mica provc
Jlaut cle di\"er,; pay::: du monde, comme Ceylan, Afrique Orientale allrmaucle, 
Brésil, Inde, Canada, etc., aient montré que la muscovite c·laire <le premier 
ordre possède une force diélectrique aussi élevée que le mica ambré ou la 
phlogopitc, cette dernière variété est bien préférée de beaucoup cle fabricants 
de machine,; électriques par suite de sa souplesse et <le sa plus forte éla::-tic ité. 
Les feuilles clc mica ambré grandes, parfaites et uniformes imposent un fort 
prix et la vhlogopitc ra nacli e11 e,;t reconnu dans le c·ommerce c·omme le meil
leur mica pour leR besoins des appareils électri ques. Ceci étant, il faut re
gretter que la majorité des producteur. canad iens ne s'efforcent pas de con
serrer pour le rcncleme11t cle leurs mines la réputation que le mica ambré cle 
première catégorie possède parmi les ronsommatcurs clu min éral. Tl faut 
admettre, . i regrettable que ce soit, qne les marchands de mirn ont üepuis 
ben cl es années nui et nuisent encore à leur propre intérêt par les tactiques 
tlont ilR font usage pour di:;poser de leur minéral. Ce n'est paR tant la 
faute cles grand ;; exploitants que des petits traitants, bien que clans une cer
taine mesure, Je,; premiers eux-mêmes i1 e se fa~sent pas fantc cle certaine::; 
pratiques. Plu~icurs essais ont été tentés mais sans effet pour établir 1111 
man-hé <le phlogopite en Cramlc-Brctag-nc, et tout le blâme pour c·ela paraît 
reposer entièrement sur les expé<litcurs rana,cl iens qui, pour la plupart se con
tentent <le plarcr leur appro1·isionnement cle c-e côté-ei cle L\tlantique. J,e 
manque cl'établi si:;cment de relation!' awc le!' eonf'ommatc11rs anglais ef't clù 
pre. que entièremc11t au refus 011 ;:\ lïnrapac ité <les expéclil ionnaires clc fonr
nir aux ro11f'ommateurs étranger!' cles con!'ignations uniforrnrf' et Rablcf'. C'est 
une aRsertion qui est amplement prom·ée par leR déelarntion~ clcs ronsigna-
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taires et souvent par celles des expéditionnaire eux-même . Le ystème de 
classement du mica en vogue parmi les marchand canadiens e t irrémédiable
ment mauvais et empêche ab olument toute transaction sérieu e de s'établir 
avec le consommateur étranger. Ceci ne s'applique pa tant au grand pro
priétaire de mine qui produit une catégorie de mica plus ou moins uniforme 
d'une même mine ou qui prend quelque soin pour que le rendemen~ d'une 
mine ne soit pa mélangé aYec celui d'une autre, qu'au petit exploitant qui e 
borne à travailler de petits puits épars, sur toutes les étendues de mica et qui 
produit une demi-douzaine de catégories de mica de toutes les couleurs, dure
tés et élasticités. Beaucoup de la première catégorie d'exploitants font des 
affaires avec des clients de l'autre côté de l'Atlantique et la matière fournie 
paraît donner atisfaction. C'est la dernière catégorie de traitants qui mé
rite tout le blâme d'avoir fait au mica ambré canadien la réputation de con
signations sur lesquelles on ne peut e fier et qui ne correspondent pa aux 
types. Ces petits traitants non eulement exploitent en petit, mais de plus 
achètent de petits lot. aux cultivateurs qui travaillent leurs puits par à 
coups quand il n'ont rien de mieux à fafre. On recueille de cette façon une 
certaine quantité de mica généralement de dimension relativement petite, 
allant jusqu'à 3" X 5", mais ayant en moyenne 2" X 3" et moins car toute 
petite mine qui donnerait de grandes feuille serait certainement acqui e et 
dé1reloppée sur une grande échelle par un exploitant d'expérience. Puis, com
me il y a souvent insuffisamment d'une catégorie et d'une couleur pour com
poser tme expédi ti on entière les différentes catégories sont mélangées· et expé
diées en une Retùe coni'ignati.on. Cette habitude est naturellement très déplai
sante pour le consommateur qui désire tme matière au i uniforme que pos
sibl e et il en résulte souvent une cessation de commande parce que l'ache
teur en achetant du mica de l'Inde put compter sur des expédition uniforme 
et de confiance. 

Ce n'est pas tout et cela explique partiellement seulement la défaveur 
avec laquelle le mica canadien c. t accueilli . ur le marché anglai . Un autre 
facteur beaucoup plus Rérieux est la coutume qui préraut parmi les petits 
exploitants et marchands et dans une certaine mesure parmi les grands, d'in
rlurc clan:;; leur>< expéd iti ons tille qualltité con;;; idéra ble de mi ca absolument 
sans valeur, de fait des déchets. C'est surtout le cas pour le consignations 
de basses catégo ri es 1" X 3" et 2" X 3". Le marchands anglai se plaignent 
que presque inrnriablement ces expéditions contiennent un trè. fort pourcen
tage de feuilles émi ettées, broyées et tordues qui sont absolument inutilisables 
pour lcR tral'aux éledriqn eR et Ront bo1rne: seul ement ù Rervir de débris l 
moudre. Comparée" arcr lef' méthode. :::u i1·ies par le.· cxpécl itcurs Tn dienf: qui 
prennent la pe ine 11011 f:culcment de n'inclure clans leur consignation que clef: 
plaqueR parfa ites , la façon de fa ire deR marchands canadiens est groscière à 
l'extrême et a certainement contribné beanconp fi empêcher le déYeloppement 
du commerce aYec les ronsomma teurs continentaux. 

Il ne faut pas oubli er que la nature pa rticuli 1~re des gisements de phlo
gopitc canadien est clam une grande mesnre responsable pour l'introduction 
de beaucoup de feui lles inférieure. dans le rendement de. mine . Comparées 
a11 mica bh11H· ou it la mu ~c·oritc ln proportion cle fL•nille~ clc mica amliré 
gâtées par distorsion . érraRcrncnt clanf: le terrain est exces, i,·ernent éleYée. 
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Les cristau.x de rnuscorite et phlogopite de localités étrangères paraissent 
avoir souffert à un moindre degré de distorsion naturelle et il e t rare que 
l'on trouve des feuilles ayant subi un écrasement comme celui qu'on cons
tate dan des plaques de phlogopite canadien. Le désavantage joint à ce que 
le prix de la main-d'œuvre nécessaire pour extraire le mica ambré est bien 
de fois plus élevé que celui des naturels employés à extraire de la musco
vite, a imbu les producteurs canadiens de l'idée erronée de la valeur de leur 
minéral et a amené l'adoption des méthodes parcimonieuses actuelles d'après 
lesquelle chaque brin de mica est recueilli et vendu. Les feuilles petites ou 
écrasées sont acceptées facilement par les manufacturiers américains ou cana
diens parce qu'elles peuvent servir à fai re du carton mica qui, de ce côté
ci de rAtlantique a beaucoup remplacé le mica en feuille. Mais les 
acheteurs anglais et continentaux stipulent pour des feuilles parfaites, ex
emptes de défauts, crevas es, froissements, etc., et qui soient proprement fa
çonnées, c'est-à-dire aux bords parfaits et donnant des plaques conformes 
aux dimensions convenue . Les marchands canadiens ayant tà fournir un 
paquet de feuilles mesurant 2" X 3" se considèrent justifiés de fournir des 
plaques ayant des dimensions maximum de 2" X 3" et souvent ayant des bords 
déchiqueté et irréguliers. Le consignataire anglais, d'un autre côté, prétend 
qu'une feuille de 2" X 3" doit donner une superficie approximatiYement de 
2" X 31 à , ix pouces carrés et se plaint que la catégorie 2" X W' fournie 
par les marchands canadiens donne , eulement souvent une surface de 2 ou 3 
pouces carrés et même moins. Les extraits sui \Tants d'une communication 
de Milf. F. Wiggins & Sons, 102 Minories, Londres, un des plus grands 
marchands de mica du monde entier montrent la défaveur dont sont l'objet 
les méthodes des expéditeurs calladiens. " T,eR mineurs de mica. canadien ont 
certainement ici la réputation de ne pas être :fiables, les marchandises sont 
rarement ià la hauteur de l'échantillon comme qualité et comme catégorie et 
contiennent généralement beaucoup de saletés. lîne autre chose dont il 
faut se som·enir, c'est que ce marché-ci est libre et le mica canadien doit 
subir la concurrence de toutes les parties du monde, particulièrement l'Inde, 
Ceylon, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud, ces trois derniers districts 
produisant tous du mica ambré de même qualité et bien mieux façonné que 
le mica ambré du Canada; quelqnef'-unes des récentes expéditions del' Afrique 
dn Sud consistent clam le plus heau et le plu::; tem1re des micas ambré>' que 
nous ayons jamais manipulés. Nous joignons à cette lettre rles échantill ons 

. de mica de l'Amérique du Sud, de Ceylon, et l'Afrique du Sud pour montrer 
la qnalité et la façon clu produit clc ces pays. "Compare: maintenant cela arec 
le mica ambré canadien façonné an pouce. cwec bords rugueu .1', sa qiianlilé 
de déchet et les morceaux bombés el sans rnleur '/andis que l' A friqi1e et 
l'Inde envoient à ce pays-ci des plaqites de mica relativement parfaites avec 
foui défaut ou craquelure enlerre. el /011/e la matière al1îmée rognée. Pou
vez-rovs mus étonner gite le commerce canadien ne fleurisse pas dans ce 
pays-ri ? ,. 

Cela suffit pour montrer que lïrnpuis, ance des efforts tendant à établir 
un commerce de mica entre le Canada et la Grande-Bretagne repose dans 
une très granclc mesure sur les marchands canadiens eux-mêmes et tant 
qu'on n 'aura pas adopté une méthode de classement plus satisfaisante et plus 
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rationnelle il est inutile d'espérer une amélioration des relations commer
ciales existantes. Les consommateurs transatlantiques sont prêts et clisposés 
à paY.er de forts prix pour le mica ambré de haute catégorie qui est très de
mandé mais refusent naturellement de payer des prix exorbitants pour de 
consignations qui contiennent une forte proportion de saletés. Si les pro
priétaires de mines canadiens, acheteurs et intermédiaires Yeulent e con
tenter de vendre leurs matériaux chez eux et aux Américain , il e t inutile 
d'aller plus loin. Si d'un autre côté ils veulent étendre le commerce du 
mica canadien avec la Grande-Bretagne, la solution du problème est entière
ment entre leurs mains, qu'ils se combinent pour établir un système de cla -
sement uniforme et pratique, pour adopter des méthodes commerciales qui 
dénotent le désir d'étudier les désirs et les besoins du marché anglais et 
pour essayer d'établir en favem du mica ambré canadien une réputation de 
tenue et de qualité. T'ant qu'on suivra les méthodes actuelles, l'industrie 
d'extraction du mica dans ce pays ne pourra que péricliter. 
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CHAPITRE III. 

PHLOGOI'I TE OU :.\IICA A:\1B TI J!:. 

Gisements en général dans la Province de Québec. 

Les gisements de mi ca ambré clans la pro>ince de Québec ne sont pas 
limités à la région qui borde les rivières Lièvre et Gatineau ou qui se trouve 
entre ces cours d'eau, ou bien comprise clans le comté cl'Ottawa, mais néan
moins ils sont principalement exploités clans cc district. 

Le clyke · ou pyroxénites rnicafères trouvent probablement leur plns 
forte distribution clans la région du nord cle la cité d'Ottawa, la roche Yerte 
type e rencontrant Rlir la plupart de. éminences découYerteR cle T'empleton, 
'\\rakefielcl, Hull, Portlancl , etc. On sait que ces clykes se prolongent Yers 
l 'ouest clans le comté cle P ontiac jrn;qn'anx rantons de Br~·son et de \\"al
tham: tandis que Yers l'est, des affleuremen ts cle mi ca aRsoeiés à des roches 
semblables ont été localisés clans le comté d'Argenteuil et les cantons Went
worth et IIarrington et même jusque clans les comtés de ~Iontmoreney et cle 
\'folfe à l 'est clam le Yoisinage de Québec. {' es gisements qui n 'ont été jus
qu'à présent que peu <lél-eloppés, par suite, en partie de la mod icité cles res
sourees clcs propriétaires et an~s i en ra ison cles moyens cle comn1uni catioH 
et de tra11 Rpor t imnlfiRan ts actuels sont cepend ant précieux en ce qu'i l ~ mon
trent l'étcnclu c clu pays traYerné par les roches micafères et indiquent rexi~

tence probable cle réscnc;; de mi e-a en clchors cle l 'étendue ac·tue llcmcnt ex
ploitée. 

Au norcl les limite:; de la zone mi eafèrc sont Yirtucllerneut in connues. 
Î A! mica a été extmit awc profit clan s les cantons Cameron et Egan et on clit 
que cle. affleurements fa1·orabl es ont été loealisés, même plus an nord que 
cela clans les cantons Aumond et Lytton . P ar suite, bien que les gisements 
de rn ic:a qui ont été jusqu'à pré.-e11t exploités acti 1·ement, soie11t ceux qu'on 
peut atte indre fat·ilernent par ehemin cle fer ou antre mocle fa<.: ile lle romnrn
nication, il y <L toute rai ~oll cle prérnir l'exi "tence cle gisement,- tout atm:i 
prérieux horR cle~ limites de l 'aire Rignalée. 

MINES DE MICA ET EMPLACEMENTS. 

C'OWrÉ n'OTT.\\U. 

Canton Buchngltam. 

Rang TY, Lot 2.3 , X1.-C"e"t le seul endro it clans ce canton cl'où l'on 
ait extra it cln rniea <lans une certaine me. ure. En 189!1, quelque traYai l a 
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été fait par M. Tétreau et aussi en 1900 par M. D. Richard. Les ouvrages 
consistent en puits cle surface et on a extrait une couple cle tonnes de mica. 
Le gisement n'a pas été travaillé depuis que les personnes précitées ont ces é 
de s'en occuper. 

Canton East Portland. 

Rang I, L-0t 1, E!.-Emplacement appelé mine Poupore et appartient ~. 
W. E . W allingforcl de Perkins ::ifills. La mine était inactive quand elle n. 
été visitée, les travaux étant suspendu depuis trois an . 

Les traYaux sont situés sur un petit monticule auprès de la grande 
route de Buckingham à Glen Almond et consi tent en un puits descendu à 
une cinquantaine de pieds et une demi-douzaine à peu près d'excavations 
plus petites. 

Il y a deux grues à chevaux et plusieurs bâtiment sur la mine. 
Le gisement paraît être du type nicl et le mica est en cristaux d'assez 

bonne dimension cle couleur ambrée moyemJe dan une pyroxénite foncée 
compacte accompagnée cle petites quantités de calcite rose. 

La mine a été primitivement prospectée en 1893 par M. J . W. Poupore 
qui a enle>é plusieurs tomrns de mica et a repris le opérations en 1900 pour 
quelques mois. 

Lot 1, 2 JB.-{'ette propriété e t ituée sur une arête escarpée avoisi
nant à l'ouest la mine Poupore. C'était au clébut une mine cle phosphate 
qui fut exploitée, il y a une douzaine d'années: une douzaine d "hommes y 
travaillaient pour la Glen Almoncl Mica and Mining Company qui a exécuté 
cles trarnux cle tranchée et pratiqué une petite galerie latérale clan la col
line. 

Tl •De s'y eRt ri en fait depuis 1902. 
La formation est une pyroxénite de couleur moyenne, traversée par cle 

nombreuRes füsureR, remplie de ca 1·ités en nids tapissée~ de crif;taux de 
pyroxénite et contenant beaucoup cle calcite rose et cl'apatite verte. 

Une quantité con iclérable cle mica cle basse catégorie a été, dit-on, ex
traite cle~ tra q1 u x et on a trou ré quelque:; feu il les plus grm1cle comme 
transport clans le sol de surface. 

Le gi~ement e8t 1111 bon type de l'espèce nid: cles puit5, sur le versant 
cles collines font rnir des cheminées en forme cle tuyaux clans la roche qui 
o::e rétréc it à de petite,; crerasse,.; et contient cl es amas paquetés étroitement 
de petits criRtaux de mi ra. 

T,ot 6.-Ernplac-erncnt autrefois grand prodnctenr et appelé mine Little 
Rap ids. ta. mine apprtient mainten1111t ~ "JI. W. A . . \ llan 1 cl"Ottawa. qui a 
exécuté clef: trarnnx <le Rnrfa ce corn<iclérableR au moyen de pu i t~ et cle gale
rieR en 1892 et <est procuré plusieur~ tonnes de bon mica. 

Le gisement est cle la catég'Ol'ie füo::ure et nid et de climeni;;ion con idé
rable, spécialement préeieux pour la quantité de phosphate quïl a donnée. 
h .• mie-a eo::t principak•ment e1H·laré <lan;; l'apatite qui c. t en gran<le partie du 
gen re "pho. phak-s1H·re ·· e011tcnant . ouYent iles cr i~ta11 x <l'apatite de bonne 

1 M. Allnn a Ye1Hln Pn Jf)L là i\I:\I. O'Bri en & Fowler, qui mettent d e~ machines en 
place et ounent Je anciens atelier~. 
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dimension et bien formés du type pri rnatique hexagonal ordinaire et de 
couleur Yerte. La pyrnxénite et la roche encaissante (qui est un gneiss plus 
foncé) sont très éclatées et traversées de joints et de fis ure· le long desquels 
il y a beaucoup de mica écrasé. Les cristaux de pyroxène s'altèrent vite à 
l'air et devie1rnent brun. et poudreux par suite de l'exposition à l'atmos
phère. 

Rang III, Lot 1, 2.-Exploité pour le pho phate il y a Yingt-cinq ans 
par la France :M:ining Company. Il ne s'est pas fait beaucoup de travail, les 
opérations en grande partie se limitant à la surface. 

La mine appartient maintenant à l\11\1. O'Brien et Fowler d'Otta,~a, qui 
l'année dernière ont employé huit hommes à creuser des galeries et faire de 
tranchées. .Sur le lot, l'excavation principale consiste en une tranchée de 15 
pieds de profondeur perpendiculaire -à l'allure d'un clyke de pyrox<'.nite. 
Cette exca,' ation montre de bonnes indications d'apatite verte et cle cristaux 
de mica de bonne dimension et de bonne couleur ambrée. Le clyke n'est 
pas là le type ordinaire pyroxénitiqne; rle fait, clan, aucune ouYerture, c11 ne 
voit beaucoup de pyroxénite normale. La roche est en grnnde partie un 
agrégat de couleur claire d'augite grise et de plagioclase blanchâtre avec de 
la pyrite accessoire. En beaucoup cle cas, le plagioclase a été altéré en RCa
polite ou sa variété, la wilRonite et l 'on a remarqué plu sieurs éc:hanti ll ons cle 
ce dernier minéral rose (Planche II). 

Cette roche scapolite-augite contient rarement du mica, mais il y a 
fréquemment des nids d'apatite. En un endroit on a observé clc petits agré
Kats de cristaux cle tourmaline noire cle dimension moyenne et une existence 
intéressante de ce minéral dans une couche de phosphate-suere du lot No 1 
a été un amas à clruses cle petits cristaux violets et verts de fluorite à la 
tenue tétraédrique intimement associés à clc petits cristaux foncés de phlo
~opite et de faujasite. 

On ne s'est pas assuré si le cl)'ke micafère forme une large lisière sur 
les deux lotR ou f;i c'est une i:;éric de barnles parallèle. coupant le gneiss 
encaissant à peu de distance les lll1CR des autres. On a trom·é du mica en 
beaucoup d'endroits Rur la mine et généralement il est en petits nids avec 
de la calcite rose. Des cristaux d'apatite hien formés ayant juRqu'à 12" clc 
longueur se rencontrent clam: certa ines caYités, quelque-foi. dans la ealcitc et 
quelquefois clam le phosphate-. ncrc. 

Le principal traYail s'exécute actuellement sur le lot ~ o 1. Lià plu
Rieurs puits et galeries ont été excavés Rur le flanc d'une petite colline, avoi
sinant les nombreux anciens ou\Tages cle la France Mining Company. On a 
trom·é beaucoup de phoRphate et ausRi cle mica en cristaux de taille moyenne 
cl' excellente cou leur et qualité. 

1~ne allonge latérale a (>té pratiquée jusqu'à 50 piecls clans la rollinc Rur 
une fiRRure contenant cln hon rnirn, et une galerie pratiquér ,\ la ha:::e d\m 
eRC'arpement ft l'ouest cle l'alloll~(' a aURSi attPint l lll gi;:e111e11t farnrable SUr 
ec qui fait probahlen1ent partie cle la même f-i:::;:;ure (Yoir T'hrnche TH). On a 
retiré cle cette gale ri e 1111 c-ri:::tal nwf<urant 2-1-" X 1, ". 

L'allure générale cle la roc·hc• rnir-afère 1·a cln norcl an ;:ml et le mien 
se trouYe sur le contact de l'e;:;t avec la roche encais:::ante et anssi Rur des 
fi . s1ne::: irrégnli C:•reR de ;:;on rna:::;:;if n·a~·ant pas rle rliredion bien nette. 
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On n'emploie pas de machine sur la mine, on se ert de ·· grues à vergue, 
actionnées par de chevaux et le forage se fait à la main. 

Dans l'automne 1910 le trarnil a été suspendu dans cette mine et le' 
autre appartenant à O'Brien et Fowler, mai . doit le reprendre au pi intemp . 

Rang VIII, Lots 16, 1 '.-Appéle mine du l.ac Tamo et appartenant :\ 
O'Brien et Fowler d'Ottawa. Cette mine et la suivante ont été d'abord tra
vaillée pour le pho phate et, l 'année dernière e)..1Jloitée à la urface par les 
propriétaires actuels, pour le mica. Elle a produit deux tom1e à peu près 
de minéral brut. 

Rang IX, Lot 9. - Appartient aus i à O'Brien et Fowler et a été ex
ploité l'année dernière au moyen de puit et tranchées de surface. 

Trois tonne environ cle mica brut ont été 'orties. Cette mine et la 
pr?.céclente sont du type en nid ordinaire dans une pyTOxénite normale. 

Canton Derry. 

Rang I , Lot 1.- Emplacement exploité par i\I. Davi de Glen Almoncl, 
six mois en 1900. La mine est située ur la même arête et fait partie du 
même dépôt qui a été précédemment exploité par la Glen Almond i\Iica and 
Mining Company. . 

Le mi ca est petit et l'e trou rn clans cles nids avec du pho. phate vert et 
beaucoup de calcite rose. 

Le. omrages con istent en quelque. petits puits qui étaient comblés 
cl 'eau quand nous le avons Yisit€s. 

Lot 5, Mine Carneron.-Appartient au Dr , icard et à M. J. S. T'aylor 
de Buckingham. Les travaux qui consistent en une hanchée longue de 30 
pieclf~ et profonde c1e 70 pieds avec 6 pieds cle largeur et une galerie au 
fond c1u puit est au pied c1e l'arête où est située la mine Daisy. Les der
niers traYanx fa its ont été exécutés en janvier 1907 par les propriétaires. 
Le mica est petit et se trouve en nid::: et en w ines étroite. <lallS une pyroxé
nite, à grain grossier. T,e g isement est probablement la rontimrntion cl n con
tact <le la mine Dai sy. La roche est tr;:: semblable dans les deux end roit~ mai · 
on Yoit beaucoup m~ins de pyrite de fer à la mine Cameron, tandi que le 
mirn e~t de couleur beaucoup plus foncée . On n'a jamais fait usage de rna
rhines ,1 la mine. rn examen cln flanc de côteau en rles~us cle la mine a fait 
décou\Tir dm; t races de mi ca en plusieurs endroits et il pourrait être utile cle 
fa ire clc la pro~peeti on entre les deux n-1in es . 

On a sorti de cette mine une dizaine de tonne,; de mica façonné au pouce. 
Lot 9.-Connn , ou~ le nom de mine Dai. y. Cette mine appartenait 

cl"abonl à :JI. W. A. Allan d'Ottawa qui y a fait beaucoup clc traYail clan 
les alentour!': cle 1900, a\ec i:ept hommes qui ont atteint une profondeur cle 
c 0 piecls à peu prc?f: dans les ounages clu sud . 
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No. NA.ME oF MINE 

1 Daisy 
2 Cameron 
3 Davis 
4 Allan 
5 Glen Almond 





PLANCHE II. 

'i-e inc de miC'a ind i11 éP. montrant la galeri e latérak, lot 1, rang l 1 r. canton 
Eaf-t Portland., Québec. 





PLAXCHE !II. 

Caillou de pyroxène--roche 1lH scapolitc-visiblc dan les travaux de surface', lot :2, 

rang III, canton l•:ast Portland, Québec. 
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En 1908, la mine a été vendue à Rogers, McCracken et Lewis d'Ottawa 
qui ne ront exploitée que six mois. Depuis que ces derniers ont cessé de 
l'exploiter, la mine est restée inactirn et les puits se sont rempli d'eau. 

Les travaux sont situés au haut d'une arête et près de la rive d"un 
petit lac. En rai son de sa proximité de l'eau la mine est humide et les 
travaux sont très dérangé par l'infiltration de l'eau du lac. 

Il y a une douzaine à peu près de puits sur la mine, allant de 10 à 80 
pieds cle profondeur et creusés ur le contact d'un clyke de pyroxénite et du 
gneis encais. ant. La pyroxénite est une roche verte sans consi ·tance con
tenant des cavités et des :fissures tapissées de grands cristaux de pyroxène 
bien formés . Il y a beaucoup de pyrite de fer clans la roche et le mica 
est par suite assez cassant et généralement d'une teinte ambrée rouge. Il y a 
un peu de phosphate et de calcite cri "talline blanche. En plus, l'ex istence 
de :fluorite rose et verte, de zéoli te faujasite et de da tolite ( botryolite), 
présente de l' intérêt. 

Il y a aucsi du quartz en cri staux bien formés tapissant fréquemment 
les parois cles clruses et de cavités dans la pyroxénite. 

A l 'extrémité nord cles travaux, un dyke de quartz massif contenant 
quelques cri . taux épars cl'orthoclase rose forme le chevet du dyke de pyro
xénite. Le clyke de quartz a cle 8 à 10 pieds de largeur et est nettement 
rlessiné, s'étant apparemment formé aprèi; la p_vrox811ite et le long du con
tact de celle-ci aYcc le gneiss. 

Le mica, comme on l'a fait remarquer ei-clcs:ms est as>:ez cassant et enclin 
à se fendre en mi ca-ruban. Le cl:-ke de pyroxénitc Ya droit du nord et au 
sud et le mica se trouYe à son contact aYcc la ro c: hc encaissa11te et auf:si sur 
les joints et füsures dallS la pyroxénite elle-même aYoisinant le contact. On 
peut suiHe les affleurements de mica le long- de cette dernière sur plus d'un 
demi-mille. 

La mine efit équ ipée des bâtiments ordinaires, y compris, mai sons de 
pensi on . hangars de mesurage, forge, etc. 

l .a nri11 e est à 1+ milles au nord de Bueki11g-bam. 

Hang lI, Lot 7.-Apparticnt à l\I. W. A. Allan, Ottall"a. Cette mine 
sur laquelle il y a plusieurs puih; et galerie,; saus profoJl(leur L'st dans 1me 
platière maréc:ag-euse au piec1 cles collines où est située la mine Dai;::y. Plu
sieur,; pet it,; montic·ul e:; de pyroxénitc sortent clu maréca.,.e et c·o11tie1111 ent 
beaucoup clc cri~tanx de mica· cl c bonne qualité. T,e gisen~Pnt e~t clu ge1Hc 
nitl et il y a a,·ec le mica beauc:oup de calc ite rose. -La rni11 e a été ex ploitée 
par le propriétaire aduel pour la dernière foi,;, il y a ci11q an,; arec une 
clcmi-douzainc clï1omme,; et les tranu1x ont été c:ont i11n é,; tl un111t dix-huit 
mois à peu prè,;. 

On dit que l"eau ean>:e beaucoup d'embarras claus les pu ib. 
T;a,;pecl du gisement est fa,·orab le et la mine Yauclrait la peine cl"enc:ou

rir de,; dépense>: de <lheloppement,; plu,; c:on,;iclérable~. 

Lot 2:3.-_\ nc·ienne mine à pho~pbatc proi::pc<:tée et exploitée ponr ùn 
mira, en 1800 par la Glen _\] monel :Jfoc·a an<l :Jfi11ing- Compan~-. On en a 
tiré plusicur;:: tom1e;:: de mi ca grossier. Il ne . 'est pa fait d'autre traYail 
sur la mi ne. 



G4: 

Ganton Villeneuve. 

Rang II, Lot 2.-Appartient à :M:. J . B. Gauthier de Buckingham. Cette 
mine est située à 3 milles au sud du Val des Bois et près de la rivière Lièvre. 
Le mica est expédié par bateaux en été et transporté sur des charrettes à 
un point situé à un demi mille plus haut sur la rivière, d'où il est tral}s
porté par la route à High Falls puis expédié à Buckingham. 

La mine n'était pas en exploitation quand nous l'avons visitée mais 
depuis les travaux ont recommencé. Les ateliers consistent en un certain 
nombre de puits dont le plus profond atteint 45 pieds et foncés sur un ali
gnement de nids dans un dyke de pyroxénite. 

Ces nids, qui par places prennent l'importance <le veines bien formée!< 
et contiennent des cri staux de taille moyenne d'un mica de bonne qualité ac
compagné d'un peu de calcit0 blanche, longent le contact occidental au clJke 
de pyroxénite avec le gneiss gris encaissant. 

Le dyke a une allure presque du nord et sud, concordant avec l'allure 
et le plongement de la roche encaissante. 

Le massif du clyke consiste en une pyroxénite très claire grise et un 
peu tendre. 

Le mica est quelquefois en cri staux individuels clans la roche, mais plus 
souvent en nids dont les murs sont souvent tapissés de cri staux bien formés 
de pyroxène. 

Il n'y a pas de machines . ur la mine et l'on n'y emploie qu\m petit 
nombre d'hommes, généralement quatre ou cinq. Le travail a été arrêté à 
cause du b~s prix du mica. 

Lot 6.-Appartient à M:. P. Pichette. L·e propriétaire a fait, il y a 
deux ans quelques travaux de prospection et on dit qu'il a été extrait une 
petite quantité de mica de bonne qualité. 

Le g iRernent est clu type fissure et nicl dans une pyroxénitc normale, 
le dyke allant du nord au sud dans le gneiss gris à biotite. 

Rang I V, Lot 1.-M:ine M:oose Lake. Cette mine a d'abord été ex
ploitée en petit en 1908 et acquise par O'Brien et Fowler en noYembre 1909. 
La mine est sit uée un demi-mille à peu prèi:; à l'ouest de la route allant de 
Notre-Darne cle la Salette au Yal llc,; Bois et est reli ée au grand chemin par 
lm bon chemin <l e fourré. 

Les propriétaireR actuelR ont constamment traYaillé depuis 1909 jusqu'à 
présent et près de 82,000 li n e;; de mica façonné au pouce et allant de 
1" X 1" .ft 3" X 5" ont été extraites. Dix hommes sont employé,; sur la mine 
qui est pounue cl 'une maison de pension et des bâtiment ordinaires. On 
n'emploie pas de machines actuellement. Deux grue" à Yergue a ·tionnées 
par des cheYaux sont employées pour le lezage. 

Les ou \'rages sont enti èrement superfi ciels et con,,istent en lm certain 
nombre de puits et de galeries de surface foncés "ur le côté oue"t d'nn,J 
colline hante rl'nne centaine cl e pieds. Le Yer,,ant occidental de cette col
line consiste en p:Toxénite qui forme un rl:·ke allant presque clroit cln nord 



No. NAME o-, MINE 

l Villeneuve 
2 Prospect 
8 Gautier 
4 Moose Lake 
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PLANCHE IV. 

Veine de mica il la mine ::\[oose Lake, lot 1, rang J\~, canton Villeneuve, Québec. 
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au sud et en contact avec le gneiss à biotite gris sur l'est et le calcaire cris
tallin sur l'oue t (Fig. 9). L e cakairc a été très rongé par l' action de l'eau 
et il y a des caverne de bonne dimension à la base de la colline. La pyro
xénite est une roche normale et tendre très traver ée de fissures et contenant 
beaucoup de nids où on trome le mica arnhré cle bonne qualité a ccompa~né 
de calcite rose et blanche, d'un peu de phosphate et beaucoup de pyrrhotme. 

a: ·.·:_-. · .. 

E 
FIG. !J.-Coupe de la ~f i n e ~[oo:e Lake. lot l, rang IV, Canton Villeneu1·e. Québec , 
d, ca lcaire cri8ta,Jlin ; p , pyroxénite avec nids et veines irrégulières de mica, Ill; 

g, gneiss. 

L e dyke a été suivi sur une largeur de plus de 300 Yerge" et il y a du 
mica virtuellement dans toute l'étendue. La pyroxénite paraît a l"Oir été très 
éclatée et il y a d n mi ca da11s ks plan,.; rle jointage et de Ira dure a im:i que 
sur le fil on. cle fi.ssureR. Ce mode cr exi>:tence donne quelqnefois au gise
ment l'aspect de gros cailloux de pyroxénite cimenté~ par de la calcite con
tenant du mica et du phosphate. 

La planche IY donne un hon exemple <le mic·a ex istant dan;: 1111 nai 
:filon. On a i.rouYé beaucoup <le bons cristaux cl<; mira clans la terre clc sur
face et dan. le. roc·hes tl éeomposée::; f'Ous-jacente$ et on a ob,.:cné 1m excell ent 
exemple de cristal étiré par raction glaciaire. 

l.A' g isement eRt du genre ni<l et fi,.:. ure. l~es cristaux de mica f:Ollt in
cliné::; du petit cô té et le:-: plus g rancles .feuill e,; obtenueR clépas:-ent rarement 
3" X ;:,". 

Il y a du phosphate seulement en petites quantités et on ne le recueille 
pas. Le pnits lt, plns profo11rl cle h1 milll' ne clépassc pa,.: :rn pil•<l,.:. T,c 
mi ca e;:t enrn~·é ù la mine Yillencm·e. A ;J mille;; cle lli;:tan«L' pour êt re ia
~onné . 
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Canton lll ells. 

l~ang I, Lot -±6.-Appartient :à M. St-Louis cle Notre-Dame du Laus. 
Il s'y est fait un peu cle prospection et on a trouvé un peu cle mica ambré. 

Rang III, Lot 14.-Appelé Mine Oriole. 
Cette propriété appartient à M. G. McCabe de Notre-Dame du Laus 

a été primitivement exploitée pour le phosphate. Il y a dix-huit ans des 
opérations ont été commencées par Franchot, Haycock, et W atters d'Ottawa 
pour du mica, et on dit qu'il a été tiré pour $18,000 de feuilles de bonne 
qualité. 

La mine n'a pas fonctionné depuis que les personnes qui précèdent ont 
cessé leurs opérations et tous le bâtiments ont été consumés dans un fe:u 
de buisson , il y a di,x ans. Le propriétaire actuel a construit de nouveaux 
bâtiments et entend faire remarcher prochainement la mine pour le mica. 

Le mica est en nids dans uu dyke de pyrnxénite allant du nord au sud 
et recoupant le gneiss à biotite. Les travaux consistent en puit et galeries 
de surface qui ont été creusés ur 100 pieds, le long de la Yeine de mica. 

Canton Bigelow. 

Rang Y, Lot 52.-Appartient à M. W. Parker de Buckingham. Cette 
mine qui est située à l'ouest de la rivière Lièvre et à 3 milles 'à peu près de 
~ otre-Darne du Laus a été ouverte pour la première fois, il y a quelques 
années par le propriétaire actuel avec M. W. Cameron de Buckingham. 

Les opérations ne marchent que trois mois par a.nuée. Lorsque nous 
l'avons visitée, la mine n'avait pas marché depuis le mois cle mai précédent, 
on emploie alors un contremaître et trois hommes. 

Les ounages consistent en un puits principal, descendu à 50 pieds à 
peu près, sur une ve ine cle mica irrégulière et en nicls et beaucoup de puits 
et tranchées sans profondeur ouYerts sur des nids et de joints dans la pyro
xénite. On n ·emploie pas de machines dans la mine. 

Le mira e1't ambré foncé, de teinte oliYe, vu en plaque mince et ne se 
fencl pas trè bien. Les cristaux sont cle taille moyenne et ont 6" à peu 
près par le fra1·ers: iJs sont a1·ec <le la calcite blanche et jaunâtre dans des 
nicls et joint~ d\m cl:,ke de pyroxénite cle couleur et de grain moyen. 

T1es bordure. du dyke sm le calcaire cristallin et la zone de contact an 
norcl-ouest rnntienneùt beaucoup d'amphibole noire. Il y a aussi du mica 
clanR la roehe arnphibolique noire, mai>", dans ce cas les cristaux sont habi
tuellement petits et plus soment cle la variété étoilée. 

Peu ou pas de phosphate accompagne le mica. Auprè du puits prin
cipal une petite excaYation a fait découvrir une espèce de nid dans la pyro
xénite. Ce nid est plus ou moins comblé avec un minéral gris possédant 
un bon cli rngc et un lustre Yitreux et Rom·cnt bien cristallisé. Près de la 
Rurface ]es (·r i:;:tauX :::ont bruns et friables par suite de l"oxydation. J,e mi
néral el't probablement de l'oliYine et paraît arnir été déposé par suite cl\me 
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No. NAlfJJ oJ' Mnm 

1 Orlole 
2 Prospect 
S Parker 
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No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
87 
88 
89 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

NAME OP Mi:Nll 

McVeity 
Prospect 
Prospect 
Brady 
Prospect 
Prospect 
Prospect 
McElroy 
Prospect 
Phosphate King 
W allingford 
Rainville 
Barbutte 
Sophia 
Prospect 
Labelle & Bourke 
Laurentide Co. 
Goldring 
Prospect 
Gilmour 
Prospect 
Post 
Ji.ckson Rae 
Murphy 
Smith or Jubilee 
Victona 
Cornu 
Prospect 
Blackburn 
Blackburn 
0'Br1en & Fowle1 
Prospect 
Prospect 
Prospect 
Prospect 
Prospect 
Battle Lake 
Progressive Mining Co. 
Prospect 
Rheaume Lake 
Kent Bros. 
King Edward 
Blackburn 
Briggs 
Marsolai.s 
Murphy 
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éruption postér ieure dans la pyroxéu ite. La pré ence de cri. taux de spirelle 
blanche dans l'olivine i olée et dans une calcite blanchâtre qui est éparse 
dan son mas if est spécialement intére ante. Ce . ont pour la plupart des 
individus bien formés de tenue ortaédrique, bien qu'il y ait aussi des combi
nai ons d'octaèdres, dodécaèdres et trapézoèdres. Le maclage sur la face 
octaèdre est aussi fréquent. 

La dimension des crista1n va de * " en descendant. Les indications de 
surface font penser qu'il y a beaucoup de mica sur cette mine et les lots 
voisins et le gisement mérite d'être exploité d'avantage. Jusqu'à présent, 
on n'a pas Yendu de mica. 

Le mica brut est amené de la mine à Notre-Dame du Laus où il est 
façonné au pouce, mis en barils, et emmagasiné. 

Région centrale du Mica- Comprenant les Cantons Templeton, Wakefield et 

West Portland. 

CO)iTÉ D'OTTAWA . 

Canton Templelon . 

Rang IY, Lot 22.-Appelé mine McYeity, et omerte, il y a bien des 
années pour le phosphate. Messieurs Taylor & McYeity ont extrait du mica 
en 1898 et ont enleYé quelques centaines de li\TeR cle bon minéral. T,eR tra
,·aux consü;tent en un puits principal profond de 60 pieds et de 20 x 20 
pieds croù une tranchée étroite longue cle 25 pieds et profonde. de 15 a été 
pratiquée le long d\me Yeine étroite cle mica de qualité moyenne et de phos
phate. La roche est cle la pyroxénite grisâtre et le gisement est du type 
fissure. 

fürng YI, J,ot l.'5.-.\.ppartient il )I. J arnc,; Bracl)· <le J>erkin~ 'JJ il ls et a 
d'abord été exploité par le propriétaire en HJ00-1 durant quelques mois par 
cinq hommes. On a extrait un peu de mica cle bonne qualité et clc grande 
dimenRion, mais on n 'a pas entrepris d'autres traYaux. 

En même temps on a extra it plusieurs tonnes de phosphate. Les tra
rnu.x sont situé;; ù ;) mill es au srnl-oue, t <le Perk ins 'Jiills et consi,;tcnt en pln
sieurs ciel:::-om·erb: et tranchées, la phrn profonde ayant 30 pied;; foncés sur 
de;; fissurcR <le P.rroxénite gr ise et contenant du mica, un peu Cie eakite rose 
et \lu phosphate brun . rn trait extraordinaire est rexistern·e clan. le phos
phate (le clru,;cR tapi;;"ée,; tle cristaux d'améthyste. La qualité du mica est 
bonne. 

Lot 18, S. 1.--\.ppartie11t ù ) I. .T. C'ohe~· cle Perkins )fi]],; et a été 
d·aborcl exploité par Je propriétaire en lD0.3 aYeC cleux hommes. durant une 
conplc cle moi;;: on 11\ a pa~ fait ü"autre trarnil. On a tiré clix-huit barils 
à pcn prè;; de miva ambré c·l air de (limcn,;ion moyc11ne pro1·e1iant clc,: atelier" 
qni eompre1l 11l'll t pl u~icnrs petit.~ ]Jll i t~ tlt· ,;urf;1ee. le plu~ rrof oncl <l:'"flllt 
] .) pieck 

/ 

I 
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Lot 18, N. l-Etait exploité par M. Perkins en 190±, avec troi hommes 
et a produit un peu de mica. Il ne s'est pas fait d' autre extraction. 

Lot 22, N. !.-Appartient à M. McIDlroy de Gatineau Point qui a com
mencé à exploiter la mine en 1906 et a continué les travaux -par intermit
tence jusqu'à présent. La mine e t à cinq milles à l'ouest de P erkin · 
Mills et produit un m:ica ambré rougeâtre qui est un peu bri ant et enclin 
à la structure rubannée. On a sorti de très grands cristaux des ateliers qui 
consistent en un puits principal incliné, long de "15 pieds, large de 15 et pro
fond de 130 excavé sur un gi ernent de fissure dans une pyroxénite foncée et 
suivant une allure générale du nord au ud. 

Toute la formation e t entièrement imprégnée de pyrite de fer qui a 
amené une coloration rouge profonde de la zone oxydée et qui est certaine
ment la cause de la fragilité du mica. 

Il y a du phosphate rouge foncé, mais on voit peu de calcite. 
Des bandes massives de pegmatite coupent transYersalement le gisement 

qui est très éclaté et ses irruptions postérieures ont été Sl!ivies de la forma
tion d'amiante amphibolique bleue sur des glissoire dans la pyroxénite. 

Rang VIII, Lot 10.-Appelé mine Barbutte, et appartient ià M. Tanguay 
de Weedon, Qué. Cette mine a d'abord été exploitée, il y a quelques années 
par MM. W allingford et Belcourt, et un puits de 30 pieds a été exca'é sur 
un gisement de fissure et de nid de mica ambré argenté clair. 

Beaucoup cle mica a été sorti par les opérateurs précédents qui ont été 
les derniers à exploiter la mine. 

Lot 13, S. !.-Exploité par M. 'l,. Dwyer de Perh.ins Mills en 1907, et 
1200 livres à peu près de mica ont été sorties, pas d'autre travail fait. 

Lot 15, E. -!--Appelé mine Rainville . La mine est à -! mille au sud
ouest de P erkins Mills et 10 milles de East Templeton, sur le versant sud-est 
de la même colline que les mines Phosphate King et \\ allingforcl. 

On l'appelle aussi mine Dugas, primiti~·ement exploitée pour le phos
phate en 1875 par M. ·w. Miller de :Montréal et plus tard par la Templeton 
and ~ orth Ottawa Phosphate Co., la mine a été achetée en 1 91 par l'hon. 
C. A. Dugas qui a retourné les halc1es et exécuté du traYail de snrfa ·e du
rant plusieurs mois, la production de mica s 'éleYant à 17 tonnes en\'Ïron . 

On a retiré quelques très grands cri staux, donnant cles feuilles de ±0" 
X 45". 

En même temps des trarnux étaient exécutés pour l'amiante qu'on a 
trom·é en certaine quantité clans le nord de la mine. 

Plus tard, e11 189G - 7, :JrnI. Baumgarten et :Hanchester ont traYai1lé 
en wrtu d\m bail et construit un camp, érigé de machines et sorti une 
quantité cl e mi ca co1ic ic1érable. 

En 1891, \Yebster & Co., employaient 30 homme,; sur la mine qui, plus 
tard, en 1906 est del'enue la propriété de Wallingford Broi:;. Ltd. Ces der
nier~ ont traYaillé par intenalles ju qu'à l'automne 1909, époque où la mine 
e~t dcrenue inacti \'e. 

On est ime qu'il a été extrait cle la mine ponr plus cle $200,000 de mica 
et 2,000 to11ne~ clc phosphate. 
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haque exploitant, 'à . on tour, a outillé la mine des machines néces-
saires, y compris pompe ià vapeur, perforatrices, etc. et le puits principal 
n, atteint une profondeur de 70 pied . 

Il y a plusieur excavations consistant en loncrues tranchées creusées 
. ur de. Yeines parallèles de phosphate et de mica qui se sont déposéR sur des 
fi ssure dans un dyke de pyroxénite. 

La direction crénérale des veines est nord-ouest , snd-est et il y a un 
petit plongement au sud-ouest. Le plus grand puits a 100 pieds de lon
gueur, 20 pieds de largeur et 70 de profondeur et il y a plu de petits puits 
de prospection. 

La pyroxénite varie considérablement, et Ya d'une roche normale gros
sièrement cristalline de couleur vert foncé a une pyroxénite mica :finement 
cristalline et presque noire. La matière fi.loueuse est en grande partie de la 
calcite rose et de l'aplite d\m Yert cle mer foncé, des cri staux cle mi ca tapi -
i:;ant le contact entre la caloite et le mur cle pyroxéni.te et sont cli sRérninés 
dans le filon. 

Il y a beaucoup de pyrite et de grands ama de quartz blanc laiteux 
qu'on a YUS clans les halcleR. 

Le mica est un excellent ambre brunâtre. 

Lot 15, O. t.-Mine Phosphate King. La mine est à un quart de 
mille des ateliern Raimillc ou Dugas, et sur le côté oueot cl e la même colline. 
Cette mine qui appartenait autrefois à M. A. "\Y. H ercn;:;on est passée en 
1893 au Lake Girard Mi ca System. Cette compagnie a construit 1111 camp, 
installé beaucoup de machine et construit de bons chemins, trarnillant du
rant deux ans et sortant clu mi ca et clu phosphate. 

En 1896-7 Webster et Cie avaient 30 homme,; .à l'ounagc rnr la mine 
et tiraient beaucoup de mi ca . Pui s, en J 891 la Mica Mining ancl :Jianufac
turing Co., cl c Lonclon, a acheté la mine et c-o11tinué à l'exploiter ju,.;qu'cn 
1899 en employant jusqu'à 50 homrnei:; . En 1906 M. T. J . Wattcrs a ex
ploité en vertu cl\m bail durant quclqu cR mois a1·ec 1111 c petite équi pe : c'c;;t 
le dernier traYail fait sur la mine. 

Les conditions géologiques générales corrcr;pom1cnt à celles de la mine 
Raimille, de fait les gisements se continuent, la mine Haimill e éta nt située 
au ud-est et la Phosphate King à l'affleurement occidental clu clykc. 

Le mica et le phoi:phate sont en YCiJlcs ni(] ,; ayant une allure F. '.20° S. 
et un plongement 60° S. Une galerie inclinée clc 50 pieds a été pratiquée cle 
100 piedR clan;:; ]a colline de l'est sm la Ycinc c·entralc. De là, un puib 
a été foncé cle 70 pieds et une autre galerie pratiquée cle 280 pieds. Le 
gisement a été exploité :::a ns tenir compte de Lwe11ir, le milléral e11 rue seu
lement étant extrait et Je:; ou nagc;; ont été , par :::uitc laisl"és <lan;:: un élat 
cl e délabrement . 

Il y a, en pluR, tlc nombrenl"es autre.' cxcarntions cle moindre impor
tance, ]a plus gra nde a_n111t .)() pie(l' <le profoncknr et 'ihH!l• à pl'll Ül' (li:-;
tance à r e"t du pui t.~ prinC'ipal. 

Le mica c;::t <le bo1rne couleur, mais une grande quant ité e,t broyée et 
il eRt C'nclin ù <le1·enir <l u mica ruban. 
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On dit qu'il a été sorti de la mme à peu près 8,000 tonnes de phos
phate de haute catégorie. 

Lot 16, O. l-Mine Wallingford. Avoisine la mine Phosphate King 
à un quart de mille à peu près au nord-ouest. Primitivement ouverte pour 
le phosphate en 1882 par M. G. H . Bacon et exploitée par lui durant une 
couple d'années. La mine a alors été vendue à la Pacilic Guano and Phos
phate Company, de Boston, qui ont continué l'exploitation par intervalles 
jusqu'en 1891 avec un contingent de dix à vingt hommes. 

M. W allingford a plus tard acheté la mine et la détient actuellement. 
Une grande installation a été mise en place, comprenant un grand gé

nérateur de 80 O. V., six perforati~ices à vapeur, quatre grues à vapeur, 
trois pompes, six grues à vergue en plus des bâtiments de mine ordinaire . 
Toute cette installation est actuellement sur la mine, qui contient, dit-on, 
des réserves d'excellent mica, et dans les hàldes, il y a beaucoup de minéral 
petit, mais excellent. 

On calcule qu'il est sorti de cette mine depuis son début 3,600 tonnes 
de mica façonné. 

On dit qu'un cristal a donné seul pour $303,000 de mica. La produc
tion de .Phosphate est évaluée à 4,000 tonnes. 

Le mica est de la première catégorie d'ambré clair et a remporté l~ 
premier prix aux expositions de Paris, St-Louis et Liège. 

Des €chantillons soumis au Professeur Dustan de l'Institut Impérial ont 
été déclarés par lui le meilleur mica pour les usages ·électriques qu'il ait 
encore essayé, caractérisé par un clivage parfait, une grande flexibilité et la 
plus haute non-conductibilité. 

Les atelier consistent en nombreuse excarntions de faible importance, 
puits de prospection, etc., avec une excavation principale longue de 170 
pieds, large de 30 et profonde de 300. 

Le gisement est du type fissure et nid et contient beaucoup de calcite 
rose où il y a des cristaux de mica finement formés et de grands amas de 
phosphate Yert. Les derniers traYaux exécutés sur la mine datent de 1908. 
L'examen détaillé des omrages n'était pas praticable quand la mine a été 
Yisitée et la clescription suirante est empruntée au rapport de :M. Cirkel de 
1905, ainsi que le plan superfi ciel que montre la Fig. 10. 
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Les gisements principaux où se pratique l'extraction sont des gisements 
de contact entre la formation plus ancienne, du gneiss gri âtre et ronge, et 
la roche plus jeune, du pyTüxène. Ces gisements sont de dimension consi
dérable, l 'un d'eux a même été partiellement exploré sur une longueur de 
plu de 310 pieds; les excavations principales ont une longueur de 120 et 
170 pieds respectivement avec des profondeurs de 125 à 200 pied . Le mica 
forme des accumulation filoneuses près clu mur olicle cle la formation plus 
ancienne par épais. eur de 12" à 12 pieds. L 'apatite et la calcite sont de fré-
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FIG. 10.-Plan de surface de la mine " ' a llingford. 

quentes compagnes dans cette mine, la première exi ' tant quelquefois en si 
gros amas compacts et de Ri forte teneur (donnant plus cle 85 p. c. de phos
phate de chaux) que son extraction, en dépit des bas prix régnant ($9 .00 ) 
la tonne est bien rémunératrice. Le travail souterrain dans la mine consiste 
en galeries le long du füon de mica et en tranchées transversales depuis le 
fond du puits de 125 pieds jusqu'aux autres gi ements parallèles dont on 
voit le affleurements du côté sud clu puits. Généralement, les filons de 
cette mine Re continuent a1·er beaucoup clc régularité d bien qt1e qt1rlqucfois 
clu terrain mort interrompe le cours régulier cles accumulations de mica 
l'expérience a montré que ceR interruptions sont sans importance et ne dé
rangent pas rapproYisionnement régulier et con. tant cle mica. 

HH11g IX . Lot -la.- .\ pprlé rnim' ~ophic d ;1(btqt1(. l'll 18!l2 par ·Lee BroR. 
clr :J[ontréal nrcv lit1it ltomnw,.: . Le' T.akC' Girard ::lfi c-n ~~Acm c•n a ohlc•11n 



posses ion plus tarc1 mais n'a pas fait beaucoup c1e travail. Le propriétaire 
actuel est l'hon. P. McLaren c1e Perth qui a acheté la mine, il y a huit ans 
à peu près et a construit un camp, acheté c1es machines et travaillé un an. 
Depuis lors, la mine est inactive. 

L'emplacement est 4 mille à l'est de Perkin Mills et à trois quarts 
de mille c1u lac Plumbago. Les ateliers sont ur le versant sud-ouest c1'1me 
arête située ià un mille à peu près c1e la grande route c1e Per.kins Mills et 
consiste en plusieurs puits foncés sur c1es filons de :fissure clans c1e la pyro
:xénite grise contenant un peu de calcite et pho -phate et un mica amùr!: 
clair. 

Le :filons principaux vont c1u nord au suc1 et on trouve du mica dans 
tous le. c1eux, et sur le joints et moindres fissures dans la pyroxénite adja
cente. 

11 y a ûans le gisement beaucoup ûe pyrite et ûe -pyrrhotine et le mica 
est par suite assez fragile. Le puit · principal est une ouverture en forme 
c1e fosse de 15 x 15 piecls et profonde de 100 pieds; les autres ouvTages snot 
plus haut clans l'arête et à quelques centaines de piecls au nord-ouest. 

Fro. 
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11.-Coupe du fi lon de mica de la mine Sophie, lot 4a, rnng IX, Canton 
Templeton, Québec. 

P, p~To:œn i te normale ; P', pyroxenite altérée; m, mica c. calcite blanche 
(seconda ire) . 

Dans ce puit on rnit plusieurs petits filons ou filets de calcite blanche 
tra1·ersant la pyroxénite et a·origine évidemment postérieure à la calcite rose 
et an miea. La pyroxène, en bordure sur ces filons, ainsi que les petits 
fragment~ de P.noxéu ite quïl contient, eRt altérée en minéral bleu tendre 
et amphiboliformc. 

Lot 11, 8. l-Appartient ù .J. Prud"homme d'Ottawa qui a acheté la 
propriété et y a exécuté une ~ernain c cl"ounagc en 1907 a1·cc· cinq hommes 
et sorti deux tonnes à peu près de mica. 

l ' 11 l'i cl ou1·ert unique <l été pratiqué clans le flanc ouel't tl\rnc arête de 
200 piccl,.:, g isant à un mille à peu près au sucl-est clc Perkins Mills. Un 
petit g isement clc mica ambré argenté accompagné cle calcite et se présen
tant sur le contact ll'nn cl~·kc tlc pyroxénik ·normale et de gnei,.:s foncé a été 
CX) loi té an moyen <1°UDC tranchée longue cle 25 pieds, large c1e 10 et profonde 
de ;30 ,1 ,.:on extrémité ü1teme. L "allure dn clyke et clu dépôt de mica, ni, 
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presque choit de l'est à l'ouest et le tout e t recoupé par des fi.Jons étroits de 
fel ite inclinés légèrement dans la direction de la pyroxénite et plongeant 
45° au ud. 

n peu de phosphate accompagne le mica et on dit qu'il y a en d'au
tres endroits de la mine de grands dépôts de ce minéral. 

Lot H, . t.-Ouvert pour du phosphate, il y a une vingtaine d'années 
par M. A. Perbns et exploité plus tard en 189± par M.. Pullan pour le mica. 

Subséquemment, Webster & Co., ont exécuté beaucoup de travail et sorti 
une vingtaine de tonne de minéral. En 1898, M. Perkins a commencé à 
prospecter et a trom·é des indication faYorables en plusieurs end1 oits. 
L'année suiYante Jurkowski et ie., ont travaillé ix mois et, depuis, diffé
rentes personnes ont fait lUl peu d'extraction à différente intervalles, y 
compris la Laurentide Mica Co., qui a loué la mine en 1905 et a installé un 
générateur, treuil à vapeur, perforatrice, etc. Toutes les machines ont été 
enlevées, il y a quelque années. 

Le dernier travail a été exécuté par MM. Lo)·er Bros., cle West Temple
ton au début de 1909, 50 tonnes à peu près de phosphate et un peu de mica 
ont été extrait . Les ateliers consistent en cinq puits dont le plus grand 
a 60 pieds de profondeur, 20 de largeur et 80 de longueur. Toutes les exca
vations sont des ciels om·erts pratiqués dans les versants Rud et ouest d'une 
colline de près de 200 pieds de hauteur située à un mille de Pcrkins Mills. 

Le mica et le phosphate sont sur des fissures dans une pyroxén itc nor
·male et ont une direction générle cle l'eRt à l'ouest plongeant de cl ifféreuts 
degré. au :;:ucl. Les murs de cc. fissures sont souvent couverts d'un amas 
compact de petit cri taux de mica. 

Les Yeines sont très irrégulières et d'une largeur très variable; dans 
une distance cle 20 pied ·, une Yeinc se rétrécit de 15 à 3 pieds. T,a mine 
paraît arnir plus de rnleur pour le phosphate que pour le mica qu'elle 
contient. 

Lot 15.- \ ppartient à la Laurentide Mica Co., qui a commencé à l'ex
ploiter en 1903 a1·ec ltn effectif de 50 hommes. De,; machine" v arnient été 
'transportées de la mine voisine sur le lot H et le traYail a d~~ré six mois. 
Quelques puits ont été ouverts clans une zone c1e contact entre la pyroxénite 
:et le gneisR, le mica étant en fissures parallèles dani:; la pyroxénite. 

Les résultats ne paraissant pas avoir été très encourageants, car sauf 
un peu de prospection en · Ul09, rien ne R'e:-<t fa it clepui,; 1903 et toute~ Je;; 
rnac-hineR ont été enlcYée;; clc la mine. 

Le mica est une al':-;ez bonne catégorie ambré folH:é. Les filon~ ont 
une allure générale de l'est à l'ouest et plongent légèrement au sucl tandis 
que le clykc de p)-roxénite Ya du norcl-oucst au ~ml-est et Re conforme >t 
l'allure du gnciRs encai~~ant. Le plongement de ce clcrnicr e:;:t 80° X.-K 

T,es filonR <le pegmatite rec-oupent le gnei~s et ]a JJ)TOxénite, un filon 
de ec f!enre étant bien \' il'ible dam; le puits principal et ayant une largeur 
c1r 1<" et une direction i1ormalc aux mur::; clu filon. 

Lot,; 11 et 18 X. -}.-.\ ppclé mine <:ol<lri11g. :rnc-ie1me mine <le plw,;
phate oll\'ertc en 181G }Jar :JL John :JkLauri11. 

T,a I'apinenu 1·ille T-'umber C'ompan:· a acheté la m inc a Yec les lots 17 
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et 18 du rang X, il y a six années em·üon mais ne l'a jamais exploitée arnnl 
1910, époque à laquelle une douzaine d'hommes ont été mi· au tranil sur 
le lot 17, rang I X. 

On a fait çlu fonçage et des galer ies jusqu'à une profondeur de 70 pieds 
dans un vieux puits à phosphate et 700 livres de mica façonné au pouce 
ont été extraite , en plus de 120 tonnes de pho phate de haute \aleur. 

Le mica est de bonne qualité ambré argenté clair mai n'existe pas en 
quantité suffi ante pour rendre l'extraction de ce minéral seul profitable, 
de plu , une grande quantité de cristaux ont tellement brisé qu'il n'ont 
plus de nleur commerciale. De grands gîte cle calcite rose se sont formés 
clans de. fissure irrégulière d'une PJTOXénite claire et des cristaux cle mica 
et des nids de phosphate sont disséminés dan le pho phate. 

Les :fissure ont une direction plus ou moin générale de l'est à l'oue t 
et plongent au ud à angle variable. 

Il y a beaucoup de pyTite dans les veines et un trait extraordinaire est 
la présence dans le phosphate de nombreu es dru es tapi sées de cristaux cle 
calcite et cle quartz fumeux. 

La mine a plu de valeur pour le phosphate que pour le mica. 
Lot 20.-Appartient à M. James O'Hagan, de Gatineau Point qui a 

été le premier à travailler sur la mine, il y a une douzaine d'années. 
En 1906, M. fütinville de Perkin }1ills a exécuté quatre mois de frarnil 

aYec quatre hommes et a extrait quelques barils de mica. 
Rang X, Lot 2.-Appartient à M. Gilmour d'Ottawa, et a été exploité 

en 1907 durant une courte période par un locataire. Les résultats ne pa
raissent pas avoir été satisfaisants et les travaux ont été vite arrêté . 

Les excavations consistent en trois petits puits dont le plus grand me
sure 15 X 15 pieds et 50 pieds de profondeur foncés clan une pyroxénite 
foncée, dure, contenant des :filons de calcite rose et un peu de pbo phate 
et de mica. Ce dernier est couleur ambre argenté clair, il est de peu de 
dimension et enclin à se briser. 

La pyroxénite a été traversée par un clyke postérieure de serpentine, 
ayant une allure nord-est, ud-ouest, et plongeant 80° K. O. La serpentine 
e. t une robe jaune verdâtre, et contient des :filets d'amiante chry otile dorée. 

L'irruption a produit quelques curieux résultats. La calcite qui accom
pagne le mica a été, clans une grande mesure résorbée par la serpentine qui 
a comblé l'espace primitiYerncnt occupé par la calcite, si bien que les cristaux 
de mica sont maintenant enclavés dans la serpentine. Quelques cristaux 
sont habituellement broyés et trarer és de menues creva ses comblée de ma
tière serpentineu."c. Yice versa, on trouve aussi de nids de calcite conte
nant des petits fragments de erpentine arrondis. Cette dernière a proba
blement remonté le long des fü::sures et joints pre-exi:::tant. dans la P:Toxé
nite, et partiellement réRorbé la calcite et le mica clan~ lenr cour~. On voit 
clans tou,.; les puits cle~ apophyse. du clyke principal de ;::erpentine. Le gi . e
mcnt c,.:t pro(·he du contact cln gncis::: avec le cnlcaire c-ri. tallin . 

Plusieurs filons de .. erpentine recoupant le calcaire cristallin sont à dé
c-ou\· rt sur la Toute qui conduit à la mine et l'on clit qu'on a récemment fait 
cle la pro,.:pcdion pour l'amiante. 



Lot 7.-Exploité durant quelques semaines en 1908 par M. GreeT de 
:Montréal, avec deux hommes. On a fait seulement du trnvail de surface 
et on n'a pa trouvé beaucoup de mica. 

Lot 8.-Appelé mine Marsolais et ancienne mine à phosphate. AppaT
tenait autrefois ià la Templeton and NoTth Ottawa Mining Company de 
Montréal et a été achetée, il y a quelques années, par M. J . O'Brien qui 
n'y a cependant encore fait aucun travail. 

Il y a deux puits principaux sur la mine ayant Tespectivement 90 et 70 
pieds de pTofondeur mais actuellement comblés par l'eau. Quelques baTils 
de mica ont été rntiré deR halcles en 1897 par MM. Charette et Julien en 
1897 et en 1900. MM. Powell et Haycock avaient deux hommes employés 
au même travail mais il ne s'y est ri en fait de sérieux pour l'extTaction 
du mica. 

La formation est semblable à celle cle mines voisines, c'est-à-dire que 
c'e t un gisement de fissure de mica et cle phosphate clans une pyroxénite 
noTmale. 

Il n'y a actuellement ni bâtiment ni outillage Rur la mine. 

Lot 9 E. -!--Appelé mine Post et ancienne mine <à phosphate. A été 
exploité il y a longtemps Rur une grande échelle par la C'anaclian Industrial 
Company qui en a tiTé de grandes quantités d'apatite, a construit des ma
chines et édifié un grand nombre de bâtiments. 

La mine était inactive depuis bien des années jusqu'à ce que M. J. 
O'BTien en prît possession en 1907 et commençât à l'exploi ter pour le mica 
et le phosphate avec une demi-douzaine d'hommes. La mine a été récem
ment outillée avec un générateur hoTizontal de 25 C. V., grue à vapeur, 
grue à vergue, deux perforatrices à vapeur et deux pompes à Yapeur. Il 
s'est fait beaucoup de travail en 1907-08. Quelques puits noureaux ont été 
foncés, mais on a aussi continué à travailler un Yieux puits à phoRphate 
quiet une excaration profonde cle 125 piecls et me,.;ure à peu près 100 X 100 
pieds d'où il a été tiré beaucoup de bon mica. Le derniers traYaux exécutés 
datent de 1909. 

Le mica cRt en filonR clans un e pyroxénite gris rert, f'oupa11t llll gnciRs 
à biotite foncé qui est, par place., fortement grenatifère et traYcrsé par un 
régime de clykes cle granite. 

La roche basique rnrie cle la Yariété compacte normale à nn mica pyro
xénite soment mêlé à beaucoup d'apatite. 

Quelques-uns des filons conticnllent cle gros amas cle calcite rose tandis 
que, clans d'autres, ce minéral c~t totalement abRcnt. 11 y en est de même 
de la ])~Tite que cle la pyrite magnét ique (pyrrhotinc) que Ï"on trom·e princi
palement clans les excaYatiom ,.;ur l'arête an-de,.;su,.: du pli it~ princ:ipal. 

Le phoRphate existe ù. la fois ,.:ou,.; forme cll' plio;;phate-sucre ma~sif et 
en criRtaux i olés enclaYés dans la calcite. 11 y a deR excaYatiorn; ~ur presque 
toute la propriété qui est à 2{ fmillcs au nord-est cle Perki n ~ :Mills et donne 
un mica ambré noirâtre tacheté cle bonne qualité. 

La plus g-rancle partie des maehinl'R ont été réct>mment l• 11lcYét>;:; de la 
mine et le propriétaire ne se propoRe pas de pons. cr pl ns loin les tranrnx. 

Lot 9, O. 1 .-11ine Jackson Rae. Cette mint> produisait nntrefois beau-
7 



76 

coup de phosphate et avant 1890, plusieurs milliers de tonnes en ont été 
extraites. 

Quand a urgi la demande pour le mica au début des quatre-vingt dix, 
les haldes ont été retravaillées et on en a retiré beaucoup d'excellent mica. 
La mine appartient à M. J . O'Brien qui a commencé à travailler en 1908 
et a continué jusqu'à la fin de 1910. 

ne demi douzaine d'hommes ont été employés et des machines ont 
été in tallée , comprenant un petit générateur, une dynamo pour l'éclai
rage électrique et les bâtiments nécessaires pour une mine. 

La plus grande partie de cet outillage a été maintenant enlevée et il ne 
reste que la maison de pension et l'atelier de façonnage. 

Des travaux ont été commencés dans un des anciens puits à phosphate 
dont l 'eau a été épui ·ée à fond et un puits a été foncé à 90 pieds à peu près 
sur une zone éclatée contenant du mica et du phosphate, ce dernier étant 
as ez broyé. 

Plus tard, un nouveau puit a été commencé au sud de cette excavation 
et descendu à 35 pieds mais on a trouvé le mica trop broyé pour compenser 
un . urcroît de dépen e. 

On a aussi retravaillé d'anciennes haldes et retiré 35 tonnes à peu près 
de mica grossier. 

Quand on a Yisité la mine, lee trarnux de dépouillement 'exécutaient 
à peu de distance des anciens ateliers et on a enlevé de la surface un peu 
de bon mica. 

omme couleur, le mica e .. t un excellent ambré argenté clair, mais le 
district paraît a roir subi beaucoup de dislocation et par suite beaucoup de 
pression ce qui est cause qu'une grande porportion des cristaux de mica est 
si broyée et tordue qu'ils ont perdu toute valeur commerciale. 

Le mica est intimement associé au pho, phate de l"espèce sucre et ma -
sive et ce broyage des cri staux de mica quand il existe en même temps que 
de grands anrns cle phosphate est un trait caractéristique des gisements. 

Le gisement est de la catégorie :fissure et nid, et il y a des Yeine irré
guli ères clc mica et de phosphate dan un pyroxénite grise un peu disloquée 
et broyée. 

Des irruptions n1bséquentes de dykes acides clans la formation ont été 
accompagnées clc la formation de beaucoup tle tourmaline noire qu·on a vue 
clan~ des groupe:< cle e:olonnes et d'aiguille::; rayonnante aS.' OCiée à de l'acti
nolitc srPonclaire, à cle h titanite brw1e, e:alcite et mica. Un gîte clc cette 
roche aeitle met fin ;\ la veine de mica ,; uJJe profondeur de '0 pieds. 

Les Yieux ateliers à pho. phate sont situés à un demi-mille plus près 
cle Perkin,- ::\Iill~ et consistent en une très i;rancle tranchée à e:iel om·ert ex
ca1·éc sur une cli stanec rle plu~icms centa in e· de pieds ur cc qui est pro
bablement im gi,-cment de contad <1e phosphate et de mit«l entre la pyro
xénitc et le gneiss. La matière de halclc a fait mir beaucoup clc Yariété de 
roc·hc,-, al 1 an t <ru ne pyroxéni te foncée 11orrna le ù i111 mélange cl«rnorthi te gris 
blen et de titanitc brune. cette dernière Rouvent en rri taux de 2" et 3" cle 
longuetir. 

Lot 10 X. }.-.\ pp lée mine .Tubilce ou • 'mith. et appartenant mainte
nant ù la llouthier :\Ii ca :\Iining C'ornpan~· cL\ngerR, Qué. Autrefois mine 



PLA~CHE V. 

Travaux de dépouillement de la mine Jackson Tiae montrant la pyrox'énite décomposée 
où existent <les cristaux de mica , lot fl, rang X, ca nton <le Templeton, Québec. 
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de pho phate et ensuite exploitée pour le mica par MM. )foLaurin et 
McLaren qui ont installé de machines et construit un petit camp. Une 
moyenne d'une dizaine d'homme ont été employés et quarante-cinq tonnes 
environ de mica grossier ont été extraites. 

Les propriétaires actuels ont acheté la mine en 1907 et un peu d'ex
traction de pho phate et de mica s'est faite dans l' automne 1909 par M. 
Edward Smith de Perkins Mill , sou redevance. 

Le mica est de l"arnbré argenté clair de première catégorie avec une 
forte proportion de grandes feu illes. Il n'y a pas actuellement de machines 
sur la mine, mais les bâtiments sont en bon état et la mine peut être remise 
en fonctionnement à n'importe quel moment. 

Il y a diverses excav.ation sur la mine qui est située ur une zone ou 
série de dykes de pyroxénite recoupant un gneiss foncé et souvent grena
tifère. 

Le réseau de pyroxénite contient de grands gi cments cle mica et clP, 
phosphate exploités par de nombreuses mines dont la majorité sont d'an
ciennes mines de mica situées sur les rangs X et XI du canton Templeton. 

Lot 10 '8. t.~Mine Murphy, autre ancinene mine de phosphate ex
ploitée ensuite pour le mica par le Lake Girard Mica System de 18!)2. 
Le propriétaire M. A .Murphy a exécuté un peu cle travail en 1899 ~t plus 
tard a loué la mine à la Sills-:IDcldy Co., qui ne l'a exploitée que quelques 
mois. 

p 

FIG. 12. - Cou pl' du giscm'ent dC' mi ca d<' la minC' ":\Iurpliy, lot 10 S1h. rang X, canton 
de Templeton, Québec. 

gn, gneiss ; P, pyroxénite; g, dyke de granite ; m, veines de mica. 

T,c mica cf't ambré argenté clair de climcn~ion m0Ycm1c et cxi~te dans 
une pyroxénite recoupmlt le gneiss. Le clyke de pyro~énite a été traversé 
dan~ le sen .ac son allure et à mi-chemin en travers de sa largeur par une 
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pegmatite gris clair ayant une direction de l'est à l 'ouest et des :fissures con
tenant du mica ont été exploitées au moyen de tranchées à ciel ouvert, de 
chaque côté du dyke, les ateliers atteignant une profondeur de 65 pieds. 

Lot 16 N . -!--Appartient .à la Canada Industrial ·C<impany et exploitée 
autrefois pour le phosphate. On n'a pas entrepris encore de travaux pour 
le mica mais on dit que des indications favorables ont été localisées. 

Lot 15 O. t, 16 N. t.-Mine Victoria. Ouverte en 1889 par MM. 
McLaurin et McLaren et a donné une bonne proportion de bon mica. La 
mine est .à 2l milles au nord-ouest de Perkins Mills et un mille en dehors 
du chemin qui va de cet endroit au lac McGregor. 

Le propriétaire actuel est M. T. G. McLaurin d'Ottawa qui y a ins
tallé un outillage considérable, comprenant un atelier des générateurs, deux 
grandes grues à verges fonctionnant avec des treuils à vapeur, des pompes 
et des perforatrices à vapeur et un tramway pour les haldes. La mine a été 
exploitée par le propriétaire actuel de 1907 1à 1910 pour le mica et le phos
phate et on dit qu'il en est sorti durant cette période 250 tonnes de mi
néral façonné. 

Les ateliers consistent en un certain nombre de puits dont le plus long 
mesure 130 pieds de longueur, ±5 de largeur et 187 pieds de profondeur. 
Cette excavation a été faite sur un gisement de contact cle phosphate et de 
mica entre cle la pyroxénite et du gneiss, ayant une allure O. 35° N., et 
plongeant 75° S. O. Du fond d'un puits on a mené une galerie à 60 pieds 
au sud-ouest, en suivant des veines de phosphate et de mi a accompagnées 
de beaucoup de calcite rose. 

Le côté nord du puits montre une éponte bien nette. Le mica est de 
l' ambré clair cle bonne qualité et est disséminé dan le gîte cle contact de 
calcite et de phosphate. 

Le mica est souvent très broyé et offre de bons exemples de fracture 
le long cles plans de glissement (voir Fig. 58, page 227). 

On trouve quelquefois de 1 apatite extraordinairement foncée et des 
cristaux bien formés, presque noirs se remarquent clans les plus petites exca
vations. 

Trois veines nettement tracées de phosphate cle haute ca,tégorie exis
tent, dit-on, sur la mine et ont été peu exploitées jusqu'à présent. 

M. McLaurin a récemment construit un nouvel atelier à o-énérateur et 
une forge, et on dit que la mine va bientôt changer de propriétaire. 

Rang XI, Lots 9, 10.-Mine Blackburn. C'est la plus grande mine 
de mica et de phosphate dans le canton de Templeton, et elle est à 13 milles 
au nord de la gare de East Templeton et à 4 milles de Perkins Mills. C'est 
la propriété cle MM. Blackburn Bros., d'Ottawa. Primitivement excavée 
pour le phosphate au commencement des qua.tre-vingt pas M~'L Blackburn 
et McT_,aurin qui marchaient sous le nom de East Templeton District Phos
phate M:ining Syncl icate Ltd., la mine est devenue la plu. grande produc
trice cle mica clu district. 

Sauf une courte période, il }' a une quinzaine cl"annécs, quand la mine 
a été fermée trois ans, les travaux se sont continués san. interruption de
puis 188 . 



PLANCHE VI. 

Puits principal de la mine Blackburn, lot 9, rang XI, canton Templeton, Québec. 
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u n grand contingent cl'hommes a été constamment employé et a at
teint son maximum de 120, il y a quelques années. 

Quand nous avons visité la mine, les conditions du marché se faisaient 
sentir et la mine allait se fermer; une demi-douzaine d'hornn1es seulement 
étaient employés et la direction avait l'intention d'enlever les pompes, etc., du 
ptùts et de laisser les ouvrages se remplir d'eau, quitte à reprendre l'extrar 
tion ·quand on aurait disposé du grand stock actuel de mica. L'extraction 
elle-même a cessé en décembre 1909 mais la mine a été conservée à sec 
jusqu'au mois d 'août suivant. 

L 'étendue totale de la mine embrasse 900 acres ·à peu près, mais l 'extrac
tion a été limitée aux lots 9 et 10 du rang XI. 

Il y a beaucoup d'excavations sur le lot 9, toute la propriété ayant · été 
beaucoup prospectée pour le phosphate et le mica. 

La principale excavàtion est un puits à ciel ouvert ayant plus de 300 
pieds de longueur, 180 de largeur à son extrémité seule et de 120 de profon
deur. A l'extrémité sud-est d'autres ouvrages souterrains ont été pratiqués 
dans la direction de l'est. Ils consistent en trois galeries longues de 300 à 500 
pieds sur les niveaux de 180, 240, et 280 pieds respectivement et comrnuni· 
quant au moyen d'un puits profond de 260 pieds. Ces galeries ont ét é 
exploitées en gradin au moyen d·étagères dressées sur les niveaux et attei
gnant par places plus de 25 pieds. Des galeries ont été menées au nord et au 
sud en suivant des accunnùations en nids de mica et de pohsphate d'une di
rection irrégtùière dans une matière de pyroxène vert tendre. Les ouuages 
sont éclairés à l'électricité. 

Le mica est de l 'ambré clair de première catégorie et les cristaux existen t 
habituellement en individus et en petits agrégats enclavés dans le phosphate. 
Î.Ja calcite est relaforement absente. 

La proportion du mica ayant une valeur commerciale à la quantité to
tale extraite est grande, s'élève à près de 50 pour cent et consiste en feuillets 
vendables. 

Le phosphate s'extrait en même temps que le mica et 500 tonnes en
viron étaient emmagasinées quand l'auteur a visité la mine. La plupart 
des producteurs de mica accumulent leur production durant l 'été et l' au
tonme pour profiter de l'h iYer qui augmente les facilités de charriage et per
met cl'hiter des détours de plusieurs milles souYent en utilisant les lacs gelés. 

Le mica est cassé gro:;sièrement ià la mine pui s envoyé aux ateliers de 
façonnage à Ottawa où on le prépare pour le marché. 

Le rendement cle la mine occupait autrefois quarante personne. au 
façonnage. 

Le gisement est associé à un clyke de pyroxénite dont on ne connaît 
pas la largeur ni la dimen:; ion, dont l 'allure cRt nord-oneRt, sud-est et qui 
recoupe le gneiss foncé à biotite. Le tout est recoupé par des fil ons de peg
matite qui paraissent arnir habi tuellement ~u i 1· i les Yeincs de mica comme 
lignes cle moindre résistance. 

Ceci paraît être le cas clans beaucoup de gisements semblables et fa it 
naître . ouYent l'idée que le mica et le phosphate ~e rattachellt cl\rnc façon 
quelconque à ce~ irrupt ions postéTiem cf; tand i ~ qu 'en réal ité il i 1 y a amun(• 
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connection, la dépo ition de ce minéraux ayant toujours été précédée de 
l'injection de la roche acide. 

Dans tout l'amas de pyroxénite, mais principalement sur le côté est 
de l'excavation principale, il s'e t formé beaucoup de :fissure . Ce fis ures 
qui e grossi sent en nids et en cheminées et n'ont pas de direction définie 
sont comblées avec des accumulations de phosphate et de mica, le tout ayant 
un a pect chambré. , 

On n'a pas encore trouvé de limite au gisement en profondeur, il y a 
toujours de grandes réserves de minerai dans les ouvrages inférieurs. La 
mine est outillée d'une grande in tallation appropriée, embrassant un bâti
ment oà générateurs, avec un générateur de 40 .V. et un de 50 C.\ ., un com
presseur Inger oll-S,argent, avec une contenance de 4±0 pieds cube' d'air 
libre par minute et une dynamo de 4 K. W. servant à générer le courant 
pour l'éclairage. 

Il y a deux élévateur à vapeur pouvant être actionné à l'air ou à la 
vapeur, et une petite pompe à double action montant à deux cents pied._, 
avec une capacité de •100 gallon par minute e t in tallée dans le puits. La 
mine e t actionnée par une usine motrice située à 21 mille de là près de la 
décharge du lac Dam. 

Cette usine est munie d'une turbine actionnant une dynamo de 115 
K. W., générant (A. C.) à 2,400 volts, la tran mis ion e fai ant à la mine 
par une ligne tripha ée. Cette force motrice est employée pour faire fonc
tionner d'abord un moteur de 75 C. V . .à 2,200 Yolt accouplé à un com
presseur Allis-Chalmers ( 440 pieds cubes d'air libre par minute) fournis
sant l'air pour perforer et aussi pour pomper et pour lever i c'e t néce -
saire. 

En plus, le courant est amené à un moteur de 40 C. '\ . actionnant un 
treuil. Trnnsformé à 550 volts le courant sert à faire marcher une pompe 
de 71 C. V. dans le puit et à 110 volt , il sert à éclairer, actionner de 
petit moteurs faisant marcher des scies, etc., et une petite pompe cenfri
fuge .faisant circuler l'eau de refroidissement d'un réservoir en ciment en
de._. ou du plancher de la chambre du compre eur par le compres eur. 

Du récepteur de ce dernier, une ligne de tuyau de 3" fait un demi-mille 
pour atteindre un autre puits et approvisionner deux perforatrices à air 
et il ne se perd que 5 livres de pre ion dans la transmission. 

Un hangar de cas age accommode dix assortis eurs, cinq étant employés 
à nettoyer le mica et cinq à caRser le pho phate. La roche est manuten
tionnée au moyen cl 'un tramway sur lequel circulent de grands wagons à 
bascule contenant 6 tonneR, et tiré par de chevaux. 

Le lernge . e fait au moyen de godets de fer ou tenu au moyen de 
chariotR circulant le long de câbles de 2 11 su pendu à deux tour de bois 
hautes de 60 pieds et situées l'une à chaque extrémité du puits, les câble 
étant inclinés en travers du puits et attachés à des ancre de fer fixées 
dan la roche. 

Dans les :rneien~ jours de l"cxtraction du phosphate, beaucoup de mica 
était jeté aux halcle comme !'ans valeur et quand a urgi la demande pour 
ce minéral. une force de 20 à 50 homme, a été employée durant une année 
à retourner les taR de roches. 



PLANCHE vn. 

Treuil à câble, mine Blackburn, lot !.l, rang XI, canton Templeton, Québec. 
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Le camp actuel consiste en une grande maison c1e pension pouvant 
suffire à une centaine d'hommes, une écurie pour quinze attelages de che
vaux, un magasin, une pesée, un logement d'administrateur, bureaux, etc. 

La mine au cours des dernières années a été sou la direction de M. 
H. L. Forbes. 

ÎJot 10.-Un demi-mille à peu près au norçl-est cles ateliers µrincipaux, 
un petit puits incliné a été foncé sur un gisement cle contact nettement 
tracé entre la pyroxénite et le gneiss, avec une épai seur moyenne c1e 6 pieds. 
T_ie puits est descendu à 150 pieds et mesure 8 X 6 pieds, il est carré, boisé 
jusqu'à 50 pieds de la urface. 

Une cabane d'extraction a été construite et le puits est muni d'une 
de cente inclinée. Un générateur à vapeur de 30 C. V. est employé pour 
actionner un treuil à vapeur et la vapeur e t envoyée ùe la mine vo1sme 
par des tuyaux pour Îaire marcher les perforatrices et une petite pompe 
à va et vient. 

La mine est éclairée à l'électricité et est un modèle cl"exploitation d'un 
gisement de mica de cc genre. 

Le mica est ambré argenté clair et se trouve aYec cle l'apatite dissé
minée dans un grand amas cle calcite rose. Cette mine est :nissi inactive 
actuellement. 

Lot 12.-rn peu de travail a été fait sur cette mine, durant l'été 1910, 
par M. John , teward qui a sorti une petite quantité cle mica et c1e phos
phate. ÎJe premier de ces minéraux est en cristaux foncés, petits et nua
geux enclavés clans du phosphate-sucre vert, et est assez broyé, une petite 
quantité seulement étant vendable. 

Une seule excaYation a été faite et elle est descendue à 25 pieds à peu 
près sur un petit gisement en nid clans une pyroxénitc normale. 

Lot H.-Appartient au Dr F. Cornu, d'Ottawa. T,a propriété a été 
primitivement exploitée durant quelques mois en 1887 avec cinq hommes 
par Lee Bros., de Montréal qui l'aYaient louée de la Templcton and X orth 
Ottawa Mining Company et qui en H sorti dix tonnes c1e mica grossier. 

En 1902; le Dr Routhier a travaillé durant trois mois et sorti quelques 
tonnes de minéral grossier. Il ne s'est pas fait d'autre travai l. 

La mine est Sln une pointe qui se projette cle l'ouest clans le lflc 
McClregor. 

Tl s'est exécuté . culerncnt clu traYail de surface, quelques puits sans 
profondeur ayant été foncés sur un gisement de füsnre cle mi ·a amhré ar
gent; clans une pyroxénitc foneée compacte. 

Tl y a absence presque totHle de ca1cite et clc pho~phate snr la fissure 
qui va du norcl-est au sncl-onest, plonge 715 ° S et peut-être sniYie sur 3000 
pieds. 

T.e mirn e~t pa~ mal broyé et on le troure rlans la fi~~nre même et en 
cristaux indiYicluch clans l'amas c1e 1a pyroxénite. 

1 n dyke clc pegnrntite h1anchc coupe le gi~ement par le traYer. et est 
bien Ù déC'OU\·ert flflns l'eXCflYHtÎOll c]e J"oucst. 

On a obscné dans la pyroxénitc de grands cristaux i~olés cle titanite 
brune. 
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Rang XII, Lot 4.-Appartient à O'Brien et Fowler, qui ont acheté la 
mine de M:. E. Watts de Perth en 1909. Ce dernier a fait quelque pros
pection sans importance, il y a quelques années, mais la mine n'a jamais 
été eÀ'})loitée avant l'été de 1910 où les propriétaires actuel ont mis des 
homme. à l'ouvrage et commencé les travaux de dépouillement. On a 
trouvé en plusieurs endroits des affleurements de mica dont le plus favorable 
e t sur le versant nord d'une arête qui urplombe le lac Battle à quelque 
centaines de verges de la riYe ud du lac. 

Les affleurements laissent voir des cristaux de mica bigarré foncé qui 
sont en veines et :fissures irrégulières dans une pyroxénite grise compacte 
et ont une allure générale du nord-est au sud-ouest. Les cristaux sont 
quelquefoi des incfü-:idu i olés dan le ma sif rocheux et il y ont occa
. .üonnellement avec de petit. nids. 

Il y a peu de calcite et on a trouvé seulement quelques petits lam
hraux de phosphate. 

La roche encaissante est un gneiss gris traversé par des veines et des 
dykes acides postérieures. 

Un bon exemple des variations de couleur et de qualité du mica en des 
endroits séparés seulement par une courte distance est fourni par ce gise
ment, des cristaux pris dan l'affleurement étant d'un ambre argenté clair 
possédant un excellent clivage tandis qu'à quelques pieds de 1'à, les feuilles 
sont foncées et brisantes. 

Lot 5.-Appartient à :711. H. Aylen, d'Ottawa. Il s'est fait un peu 
de trarail, à bail, exécuté par_ M. P. Hamilton en 1908 et l'on a retiré quel
que:; grof; cristaux a:;sez broyé . . 

Lot 11.-Acheté récemment par la Progressive :M:ining •Company d'Ot· 
tawa qui signale des affleurements de mica. 

Lot 12.-:M:essieur Cox et Emo ont tra-rnillé quelque mois en 1907 
et ont sorti quelques barils de mica ambré brunâtre. Deux puit ont été 
ouY"erts sur le côté d'une petite éminence à quelques centaines de Yerges du 
lac McGregor et des excarntions montrent un peu de mica écrasé accom
pagné d'un peu de calcite rose sur de petite. Yeines clans une pyroxénite 
gri âtre. 

Lot 13.-A été d'abord excavé pour du phosphate · il y a plu de 30 
an par la Templeton and ~orth Ottawa Mining Compan)', puis exploité 
en HJOO par la Star Mining ompan~· . à bail, et a donné ,) pue près l'inq 
tonneR de rni C'a gl'O~sier. 

Plus tard, }fon. ieur Seybol l a continué le opérations chuant quelques 
mois aYec une Yingtaine cl'l1ornmes et a extrait une petite quantité de mica 
et de phosphate. 

Il s'est fait un peu de dépouillement en 1910, de la part cle )!. L. 
}[an·clais en 1·ertu cl'1lll bail clu propriétaire al'tucl, :JI. ,J. Bruno cle "\'orth 
'Pt•mpleton. Le mi ut c:-:t clc climrnsion moyenne et de bo1rne qualité: t:c,.:i 
un ambré tacheté arec de la calcite rof;e et du pho phate clans une pyroxé
nitc vert foncé clont les murs ~ont tapii>f;é~ de cristaux bien formé de py
roxène et de f;Capolitc . 
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Il y a beaucoup de petits puits sur la iuilrn qui e t à 100 pieds à peu 
près au-dessus de la route et à quelques centaines de pieds de la rive nord 
du lac McGregor. 

La plus grande excavation mesure 40 pieds de profondeur et 12 X 12 
pied carrés. 

Beaucoup de mica laisse voir une structur e zonale (voir planche XXIV). 
Lot 20.-Quelque travail de surface a été exécuté ici en différents temps 

par divers exploitants qui ont retiré un peu de mica et de phosphate. 
Lot 21.-Exploité durant plus de trente années pour le phosphate par 

la Templeton and North Ottawa Mining Company et ensuite loué au Dr 
R10uthier d'Ottawa qui a employé durant quelques mois quatre hommes et 
a sorti une petite quantité de mica. 

Rang XI, Lots 4 et 5.-Mine Battle Lake. Cette mine appartient à la 
\Yallingford Mica Company et a été excavée pour du mica en 1900; depuis 
lors le travail 'est fait jusqu'à présent par intermittence avec une moyenn~ 

de quinze hommes. 
Des travaux importants ont été exécutés et la mine e t munie de ma

chines comprenant un générateur horizontal de 30 O. V., des perforatrices 
à vapem', treuils et pompe. n tramway conduit les déchets à la halde. 

Les ateliers sont situés à 100 verges à peu près de la rive nord du lac 
Battle et con istent en une grande tranchée à ciel ouvert ou rarrière ayant 
à peu près 200 pieds de largeur et 70 pi eds de profondeur, du fond de la
quelle ont été pratiquées des ,galeri es dans les vein es de mi ca. 

La roche est de la pyroxénite gris clair et le mica est en filon s et :fis
sures n'ayant pas de direction bien nette. 

l-:-n peu seulement de calc ite acrompagne le mi ca qui est cle l'amhré 
aTgenté clair de première catégori e, ROuYc1it en cristaux d'assez gTande di
mension et qui se fend parfaitement. 

Dans le vieux temps clu phosphate la mine a produit, clit-OJ1, beaucoup 
d'apatite d'excellente catégorie qui était expédiée à la rivi ère Lièvre à 2± 
milles cle là. 

T/aperçu suiYant des trarn.ux emprunté au rapport de :;u. Cirkel est inté
rei:;sant: 

" Les g isement de mica qui. ont une valeur proclucti1e sont sur la rive 
nord du lac Battle clans 1111 clykc de pyroxène recoupant les strates clc gneiss 
clans une direction nord-est, sud-ouest. Il s occupent dans cette roche des 
:fi;;sures presque 1 arallèlc" e:::pacécs cle 3.10 pi eds ou plus. C'es f;,;~urc;; 
sont reli ées en tre ell es par de plm petites Yeines cle mi ca ou raYité;; comblées 
a,·ec de" cri staux clc rni c·a. cc qui clonnc un aspect cle toiles cl'aTraignéc.s 
J,c;; g iRerncn ts comrne11 ccn t it la ligne cle contact entre le gneiss et le py
roxène prè cle la riYe cln lae et fini ssent aYcr une chaîn e clc gisements cle 
mi ea à la crête cl e la rollinc, plus au norrl. U n peu plu i:; au nonl, suT la 
colline, on a foncé un pu its sur un fil on rle mica para11èle à ceux qu'on ex
ploite clans la carri ère. L e puits a 2.5 pied::; de profonclem· et 10 X 12 au 
earré. Les er istaux rle mi ca sont en claYés clans un e m al ri c:e ternlrc rlc py
roxène ta ncli ~ que les clilîércnts bras des filon~ clc mira, , ont F:épar és hm 
rlr rautrc par clu pyroxène clnr et clef: ca ill oux cle granite. 

rne é1·alnation ~oigneu ~c porte il 2,800 tonnes. la quantité de rn iea 
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détachée de la principale excaYation du lac Battle et des· deux puits aYoi
sinants; le mica façonné au pouce constituait 1·ingt-cinq tonne- enYiron 
ou 0.9 p. c. de la roche totale sortie. Cette proportion est bien au-des us 
de la moyenne et pour une carrière découverte doit être considérée comme 
trè favorable. Depui le commencement des opérations dix- ept pour cent 
du rendement total des feuilles e coupe à 4" X 6" et plus. Un cri tal, 
pesant 200 livre~, s'est taillé à H" X 10" et un autre a donné cle .feuilles 
utilisables dans le commerce de 19-!" X 27". La mine e t munie de toutes 
le machines nécessaire ·, consistant en un générateur de 30 C. Y., un tTeui1 
Ledger, deux perforatrices 3" Ingersoll, trois grnes et tous le accessoires. 
Une grande maison de pension peut donner abri à 30 mineurs." 

Lot 14.-Appartient à la Progressive. Mining Company d'Ottawa. 
A été ouverte en 1906 par M. Marcelais qui a sorti une tonne à peu près 
de mica grossier. Les cristaux sont petit<> et d'une COlÙeur ambré clair, 
ils se troment en petits nids dans la pyroxénite normale et associé à un 
peu de calcite rose. 

Lot 15.-Appartient à M. A. Debruyne, d' Aylmer, et a été d'abord 
travaillé quelques mois en 1901 par M. Lachapelle. Le propriétaire actuel 
a 1acheté la mine, il y a trois ans et l'a louée au début de 1910 à :u. R. 
Snowball qui a tenu quatre hommes à l'œuvre durant quelque mois. 

Il y a sur la mine un puits sans profondeur creusé dans lllle pyroxé
nite de couleur claire, presque blanche recoupée par un dyke de felsite rose 
qui paraît avoir métamorphisé et amené la pyroxénite à sa condition actuelle. 

Le mica est un 1arnbré argenté clair mais très broyé, 70. p. c. des cris
taux étant sans valeur au point de vue commercial. Un peu de pho phate 
vert et de calcite ro e accompagnent le mica qui est en cristaux épais dans 
l'amas de roche. 

Augmentation Ko 3.-Mine Lac Rhéaume. Cette mine appartient l 
la W allingford IM:ica Mining Company et est située à 300 verges à peu près 
de la rive nord -du lac Rhéaurne, sur le flanc d'une arête escarpée donnant 
sur le lac. Les ateliers consistent en 2 puits de 25 pieds de profondeur 
ouverts sur plusieurs petites veines de mica ambré foncé accompagné cle 
grandes quantité de phosphate de haute catégorie. 

Les veines ont une tendance générale de l'est à l'ouest et sont dans 
une pyroxén ite grise normale à grain assez fin, contenant beaucoup de py
rite qui recoupe un gneiss à biotite gris. 

Le cl istri ct est traYersé par cl es clykes de pegmatite grossière (granite 
graphitique) ayant une allure du nord au . ucl et som·ent une largeur consi
dérable. On 1·oit un de ces clykes clans le puit. du ucl et il y a une lar
geur de vingt pieds avec cle petits cristaux d'albite. On a mené des gale
ries clans la direction du nor l depuis le fond des puits sur 1mc distance de 
50 pieck 

Il n 'y a pas de machines en usage sur la mine qui est pourvue de deux 
grue~ à chcrnux et cle hangar~ de me, urage. 

Le gisement paraît être cle la catégorie de contact, c'est une zone fis
surée <lan~ la p~Toxénite aYo i. inant son contact asec le gneiss qui contient 
des cri staux cle mica sur les joint et les crevasses. La mine était pleine 
d'eau quand elle a été visitée, il a été impossible d'examiner les ateliers, 
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mais la description suivante de la formation est empruntée à la monographie 
précitée de M:. Cirkel. 

" Dans un puits profond de 25 pieds une cavité a été suivie le long 
du mur solide de la roche encaissante, e ramifiant en éperons remplis de 
cristaux de mica et séparés par du granite pyroxène grenatifère. On trouve 
fréquemment de petits cailloux de pyroxène très dur, interrompant le cours 
des rameaux et il est très difficile de creuser clans ces cailloux. On trouve 
aussi clans la majeure partie des tranchées à ciel ouvert de l'apatite de 
haute catégorie et si 1 on en juge par beaucoup de indications il paraît 
probable que le mica et le phosphate peuvent être exploité là simultané
ment. Tout le forage dans la mine nouvellement ouverte se fait actuelle
ment à la main." 

Le granite grenatifère auquel il est fait allusion est porbablement une 
irruption granitique postérieure ou une portion différenciée du ma i:;i.f du 
clyke original. 

La mine a été ouverte pour la première fois en 1901 par les proprié
taires actuels et le travail a été continué par intervalles jusqu'à présent. 

Augmentation, Lot 6.-Exploitée par M:M:. Watts et Noble de P erth 
pour le phosphate en 1904, et achetée depuis par Kent Eros., qui employaient 
quelques hommes ur la mine en 1910; on ignore avec quels résultats. 

Augmentation Lot 8.-Appelée Mine King Edward et appartenant à 
M:M:. '\Vallingforcl, Cornu et Belcourt. Les ateliers sont ;;itués à m1 quart 
de mille environ à l'est des puits du lac Rhéaume sur la même arête et à 
300 pieds à peu près de la rive du lac. Le dépôt ressemble beaucoup à 
l'existence de la mine LRhéaume, et on trouve le mica en veines plus ou 
moins nettes ayant une allure du nord-est au sud-ouest et au>'si en ll ids et 
cheminées. 

Il y a beaucoup de calcite rose où existent cle grands cri staux finement 
formés d'apatite verte dont quelques-uns portent des traces bien nettes de 
résorption subséquente ( voii' planche XXVII) . 

De grands cristaux de mica sont à découvert au fond du puits à 20 
pieds à peu près, mais la qualité des cristaux est sourent endommagée par 
le broyage et par la présence entre les lamelles de pellicules cle calcite et de 
pho phate. 

Il y a .·Lu la propriété plu. ieurs excarations consistant en petite~ tran
chées à ciel ouvert dont aucune ne dépasse 25 p ieds de profondem. 

On ne s'est jamais servi de machine dan cette mine qui est outillée de 
deux treuils à che,·aux, hangars à mesure, etc. 

Augmentation, Lot No 18.-Appartient à Blackburn Bros., qui ont 
commencé à extraire en 1908 et ont trarnillé neuf moi. ccitc ann<'.•c-là et 
toute l'année suivante. Cinq hommes y sont employés et ont extra it sept 
tonnes de mica façonné au pouce. L'existence est lin g isement de fissure 
contenant du mica et un peu cle calcite rose mais pas rlc phosphate. "Ln 
eul puits a été pratiqué et est clesC'cnclu à 20 pieds. 

Augmentation. Lot 38.-Ccttc mine a été exploitée en 1R9î par :JI. A. 
Jfurphy de Montréal qui employait une douzaine d'hommes à l'extraction 
du mica et clu phosphate durant qnelques mois. Il ne s'est pas fait d'autre 
trarnil. 

8 
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Le ateliers sont situé à quelques centaines de "l""erges au nord de la 
mine Briggs du côté oppo. é de la colline et on y arriYe par un chemin de 
b1ùs. on cle 2 milles depui le Grand ÎJaC. 

L'extraction s'est pratiquée au moyen d'une tranchée à ciel ou-rnrt pro
fonde cle 30 pieds, large de 15, et longue cle 30. Cette excantion s'e t 
faite sur une fis ure de pyroxénite vert gris ayant une allure cle l'est à 
l'ouest et plongeant '5 ° au nord, faisant partie clu même gisement excaYé 
au nord-ouest. M:ai · le mica n 'est pa auusi foncé que celui cle la mine 
voisine et il y en a clan. la veine elle-même avec du phosphate vert et am•. i 
dans l'amas cle pyroxénite. Il y a peu ou point cle calcite. -Cn clyke de 
îelsite ro. e, épais de 6 pied. allant clu norcl au ud et ploncreant 50° O., tra
verse le gisement et se montre à déco1wert dans le puits principal. 

Augmentation Lot 39.-Appelée mine Rriggs. l.ncienne mine de pho -
phate, exploitée clans les cinquante par M. tewart d'Ottawa. 

11 ne s'y est pas fait cle trarnil arnnt 1907, quand K ent Bros., ont em
ployé une douzaine ù"honuues clan la mine durant quelque moi· . Mais 
on a constaté que le mica était écrasé et de peu de valeur et les travaux 
ont été u. pendus et n'ont jamais été repri . 

La mine e. t ituée à 2 milles au nord-est de Wakefield et et reliée à la 
route de Wakefield par un bon entier de buisson. Le ateliers qui com
pre1ment une demi-douzaine de puits de surface ont été ouverts ur le côté 
nord-ouest d'une colline de 500 pieds clans une pyrnxénite Yert :foncé. 

La plus grande excavation est une tranchée à ciel ou\·ert suivant une 
"l""eine eu fissure cle phosphate et cle mica avec une allure nord-ouest, ud-est, 
plongeant au nord-est et ayant une largeur de 12 pied . La tranchée a été 
avancée cle 60 pieds clans la colline, elle est large de 15 pied et ln·ofoncle 
de 80 pieds à ,.;0 11 extrémité interne. 

Le mica est cle l'eRpèce dure, brisante, foncée, généralement trèi:; broyé 
et a peu de valeur, le gisement 1étant surtout précieux pour le pho phate 
qu'il contient. 11 y a une exi ~tence intére santc cle \Til"onite que l'on 
trourn en grand" ama;; cristallins encashée dans du pho1:>phate mas if. (Yoir 
page '.!OO) . 

On n·emploie pas cle machine à la mine. 

Le- mines suiYanteR cln canton Templeton n'ont pas été visitées lïncli
cation cle l'emplacement et les ren eigenment::; sont empruntés aux rnpports 
de 1\I. Obalski et cle M. Cirkel. L'auteur n'a pas pu obtenu d'autres rensei
gnements à leur égard durant sa tournée clan. le di trict et il ne paraît pas 
s'être fait d'autres tra rnux c1 ·exploitation. 

Rang IY, Lot 21.-_\ffl eurements cle mica . ignalés sur la mine cle ~'L 
)fcT·iernan. 

Rang Y. Lot 18.--.\ été exploité en 1, 96. par :JI. Smith de Gatineau 
Point <huant quelque" moi>: et quimc barils à peu près cle mica ont été 
extrait;: . Il ne ~·<.·"l pa,; fait cl"autreo< trarnux. 

T.ot 20.-T.égèrc:-; inclic-ations clc mica "ignalée!' sur cc lot par le pro
priétaire }I. \Y. Smith. 
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Hang VI, Lot 17 A.-Autrefoi la propriété de la Canadian Industrial 
ompany mais jamais exploitée pour le mica. De bonnes indications de 

mica et de phosphate ont .été tromées, dit-on, et les Yieilles haldes à phos
phate contiennent beaucoup de mica. 

Lot 21 B.-Les mêmes remarque s'appliquent au lot 17 A. 
Rang VII, Lot 10.-Appelé mine Stevenson. A été exploité par di

Yerscs personnes. Le dernier travail a été exécuté en 1900 par M. J. E. 
Asquith d"Ottawa qui a employé un contingent de Yingt hommes et a ins
tallé une pompe à Ya.peur. On a tiré une ùonne quantité de bon mica d\m 
grand puits de surface. 

Lot H.-A été pro ·pecté par l'American ·uÜca Company le Boston en 
1893--1:. Résultats inconnus. 

lhng YIII, Lot 17 S. !,-Appartient à \Yallingforcl Bro ., et on a 
trouvé cle bonne indications. 

Lot 19.-Prospecté en 1899 par Jurkowski et Cie. 
Rang IX, Lot 13.-Indicatiorn; de mica signalées. 
Lot 16.-Appartient à la Canada Inclustrial Company et montre, dit-on, 

de indications cle mica qui promettent. 
Lot 21.-Pro pecté en 1898 par J urkowski et Cie. 
Rang X, Lot 15, O. -!.-Exploité eu 1893 et a rapporté, dit-on, plusieurs 

tonnes cle mica . 
Lots 17, 18.- Prospecté en 189+ et indi cation;:; cle rnic:a ignalées. 
Lot 28.-Exploité clans les quatrc-Yingt :;ur une graudc échelle pour le 

pho~phate par la Canada Inclustr ial Co., et a produit au:;:; i beaucoup cle 
mit·a. 11 n'a pas encore été entrepri s cle traYaux. 

Hang XI, Lot 20, )/°, -!.-Prospecté en 1898 et i11clic:ations cle rniea 
signa lécs. 

lfang X l I, Lot H .- Indi cat ion s de mica locali sées par :JI:i\1. Clemow 
et Powell en 189+. 

Lot 2±.-~Vfleurements cle mi ca signalés par M. :F. Ha.Ycock, en 1899. 
Lot 27.-:Jlica signal é par M. Hayes en 1889. 
Rang XII[, Lot 3.-Est clc la mine du Lac Battle et montre, dit-on, 

des a ffleurcmeuts de mica. 
Lot 1 :~ .-0n clit qu'il y a du mica. 

( 'anion ll 'akefield. 

Unng L l.ot ü X.,\.- .. \ ppclé mi11l' :JkBri1le et appnrtl>11ani à :JI. .J . 
(;rinw,.; cr<>ttmra. ·Cette rni11c a été exploitée, il ~· a clix an,; ;'[ peu près 
par :JI. \\ '"atb cle l'ertlt pour le pho,.;plrnte et le propriétaire en a ~orti un 
peu ile mirn les deux <lcrn ÎL'rc::; a 1111 éC':-. 

En 1010, :JI. H. Flynn <1 cmployt'.• quelque,; hommes durant "'ix moi,; et 
a ~orti un 1wu clc mica. 
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Lot 12.-Mine Haldane. Appartient à M. C. Hughe de ~fontréal et 
a été exploitée pour la première fois, il y a trente an pour du phosphate 
par :u. Haldane. 

Les derniers travaux ont été exécuté en 1892 par le propriétaire actuel 
M. Robitaille qui a extrait du mica et du phosphate. 

Il y a une bonne route de mine qui relie le ateliers .à la grande route 
de Wilson Corners à Maxwell Ferry. 

Le mica est un ambré clair et auvent as ez tacheté de fer qui est 
abondant sous forme ·de pyrite dans le gisement. 

L'existence de mica e t surtout en petites fLsure et nid dans un dyke 
de pyroxénite recoupant le gneis rouge à orthoclase. 

Il y a plusieurs puits sur la mine et l'un a été ouvert le long du con
tact de la pyroxénite et du gneiss, le mica se trouvant dan de fi ures 
adjacentes à la jonction des deux roches. 

Les haldes ont été retravaillées en 1909 par M. Brown de •Cantley et on 
en a tiré plusieur tonnes de mica grossier et de pho phate. 

Lot 15, S . !.-Appelé mine Comet, une des première mines de phos
phate du Canada. 

Les premiers mineurs ont été l\1FM. Chitty et 1.oken de Chel ea qui font 
exploitée pour le phosphate, il y a une quarantaine d'année ; les exploitant;; 
suivants ont été MM. Wilson and Chubbock et la Cornet Mica Co., qui a ex
ploité en 1898-9. Les derniers travaux ont été exécutés par M. J . K. Pai · 
ley d'Ottawa qui a extrait du phosphate dans les débuts de 1910. 

Il y a plusieurs excavations sur la mine urtout des ciels-ouverts et des 
galeries menées clans le flanc d'une petite arête cle gneiss foncé recoupé par 
une érie de clykes de pyroxénite. Le mica, ambré argenté clair de bonne 
qualité est en grands gîtes de phosphate-sucre et un peu de calcite sur des 
fissures cle forme irrégulière et de dirction indécise dans une pyroxénite 
donnant beaucoup de signes de différenciation dans son ma sif. 

Les Yeines de mica sont dans quelques cas presque horizontales et ont 
été tra,'aillées au moyen de galeries plate~. La mine a été achetée récem
ment par la Canada )1ica :Manufacturing Co., d'Ottawa. 

Lot 16.-M. H . Flynn a sorti un peu de mica de cette mine, il y a 
trois ans. 

T_,e nùca €St ambré de dimen ion moyenne et d'assez bonne qualité avec 
un peu de phosphate sur lm contact entre du gneiss et de la pyroxénite. 
Un puits profond de 15 pied et long de 30 a été foncé le long de la jonction. 

Rang II, Lot 16.-Mine Kodak. Cette mine a été d'abord ouverte 
rommc mine de phosphate dans le quatre-Yingt par ~1. \\ïl on et a pas é 
ensuite entre différentes mains, y compri Il eb ter and Co., et Wil on ancl 
Chubbock, et elle appartient maintenant à la •l\1. and H. Mining and Devc
lopement Company d'Ottawa. 

LcR derniers trarnux ont été exécuté., il y a deux an par M. J. 
King de Toronto qui a sorti un peu de nùca . 

La mine c~t à un demi mille à peu près au nord-est de la mine Cornet 
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et produit un excellent mica ambré argenté. La description suivante des 
travaux est empruntée au rapport de 1\1. Cirkel: 

"Les ouvrages principaux consistent en un puits foncé sur le toit d\m 
filon ou veine bien marquée ayant une allure de 50° nord-est et un plonge
ment de 65 °. La roche encaissante est du gneiss et le gisement clans lequel 
le puist a été foncé est un splendide spécimen de :filon de contact. Le chevet 
e t un pyroxène vert clair légèrement entremêlé d'apatite, mais cette der
nière n'est pas en quantité suffisante pour avoir une valeur commerciale. 
La profondeur du puits, depuis la galerie latérale est de 100 pieds. Les 
principaux constituants du filon sont la calcite et le mica entremêlés quel
quefois de pyroxène et cl'apatite. La calcite qui est de couleur rose se 
trome généralement près du toit, avec 1 à 3 pieds de largeur. Les cristaux 
de mica ont soit encastrés clans la calcite soit en accumulations entre 

p 

' gn 

· HW gn p .n:i'm c SE 
Fic;. rn . - Coupe du g isement de 111i c>L de la mine Kodak , lot lü. rang IT, canton de 

\\"akcfi cld. Qu•5bcc. 

P, pyroxénitc gren ue grossiè re; P' , pyroxénitc il gra in fin a\"ec mi en en veines irré
gulières ; m, mica ; m', petit mi ca étoilé ; c, calcite; gn, gneiss. 

la calcite et le pyroxène. Cc puils a donné une grande quantité de mica 
de très belle qualité et les opératiolls ont été Ruspendue::; en rai;.:on seulement 
de difficultés quant aux titre~ cle propriété. T.a mine po:-:sède un bon 
matériel <l'exploitation; un pouvoir h>·llraulique de -~O C' . Y. Rur le creck 
bien rlhcloppé, générant rélcetricité pour le levag-e, la perforation, et pour 
le pompage. T1a dynamo e~t ac:tionnée par une turbine et la for<:c motrice 
e:-t tran:::mi:-:c par des fils su:::penclu. à la mine clif:tantc chm quart cle mille. 
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Il y a sur le crique Blackburn une scierie pouvant débiter 10,000 pieùs de 
boi par jour et une in tallation accessoire con."i tant en un générateur droit 
de 20 C. \ . et une maéhine de 15 C. Y. 

'l1rente hommes à la fois ont été employés sur la mine qui est pounue 
d'une grande maison cle pen ion ·ituée près du crique. On ait que les pré
sents propriétaires vont bientôt reprendre les travaux. 

Lot 17 E. t.-Appelé mine Kitty Lynch, appartient à :M. lliorris de 
\Y akefield. 

Cette mine avoisine la mine Koda.k qui est située à 100 Yerges à peu 
prè à l'ouest. Le propriéUiùe r a exploitée durant lIDe année en 1 92 et il ne 
s'y est plus fait d'exploitation jusqu'en 1907, époque à laquelle ~L H . Flynn 
a fait trois mois de travail et a sorti à peu près 25 tonnes de mica clc haute 
teneur . 

.sw NE 

FIG. 14.-Plan du gisement de mica de la mine Kitty Lynch, lot 17. rang 11, canton 
IYakefield, Québec. 

P, py rc ·xénitc ; 111, Yeines de mica contenant de la calc ite et de l'apatite. 
Contour du puits. 

lie mica est sonl'ent cle grande climen ion et est dans une zone de con
tact entre le pyroxéni te et le gneiss. Des :fissures paraissent 'être formées 
dans la pyroxénite parallèlement au contact et elles contiennent cle la cal
cite ro e et du mica. L'allure clu gisC>mcnt et et-ouest et <lenx puit~ ont 
été fonréR. T,'cxcal'ation occidentale a 100 pieds de longueur et 35 pieds 
de profondeur et suit le gisement en zig zag. 

Lot 18.-C'ette mine qui e~t connue ~ou le nom de mine Seybolcl et 
appartient à :JI. :JicT,ean crüth11rn a été ourerte il y a plus de 20 ans par 
:JI. Scybold pom le pho;;phatc. Le trarnil a continué durant nnc couple 
d'années et la mine est restée inartiYe ju. qu'en 1903 époque où le proprié
taire aduel J'a exploitée durant UJ1(' année pour le miC'a. 

En l!)Oî , :\DI. Holland et :Jioorc ont. orti un peu cle rniea de la mine 
<]lli <lepui~ . l';;t rp:::tée inadil'e. 
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IM t<aYaux ,.,,,;,roui en queJqu" excarntion- à la aurl•ee el un puila ;t<oi~ long de 50 pieda et bnge de 10, ioneè am un gi-eroenl de contael 
de phoaphaOO et de roiea ""' b,oyè entrn la pJ"oxèniOO el k gneiea Joncé. 

p 

p grv . E 

FIG. 15.-Plan montrant le gisement dE> roica de la. mine Seyhold. rang lI . lot 18, 
canton \1\"akefielcl, Québec, montrant le dyke de pyroxén itc l', avec du J11ica en 
nids et en veines, recoupé, ascc des fai lles prownau des clykèS de granite posté· 

l· ieurs : gn, gneiss. 

w 

Jia1lure du gisement Ya du norc1 au sud et le 1)longement est ùe 1:)

0 

à roueF-t. PluF-ieurs ùykes c1e pegmatite reeou11ent la 11yroxé11ite il raff\eure
ment et run creux a caui'é une fai1le dan>< le gisement à -peu c1e c1istflnce. 

1,es autres excan1tion. ont trait en majeure l)artie à c1e iietitcs aeeu-·(Yoir "Fig. 15) . 

1mùatio11s en nids, c1e mica et ùe cakite rose sur des fi. sures c1an=- 1a vyro-

J,ot 2..\.-) Iine c1u Lac C:iran1, f'ituée vrèR c1e la ri\'e f'Ud c1n 1ae (iirarc1, xénite. 
à 3< mill'" de "i1aou-Comc" el à tl mill" <l'Ofüw•. -' " ,~mnw<><·ement 
de> qua t<e-Y in•l <1 i x i ôbü t "'" <le> nwilleme> P'o<l n<·frieea <le mi rn <lH <li<
tr id. 1,a mine a été crabor(1 cxp1oitée en lSÇJO par :.DL ~kea\k, 1'aul et 
) lcYeity qui ront yenc1ue aprè~ mie ai1néc c1'ex111oitation au l :a1'e (:iran1 

)[irn Sy;:;tem. l'ette dernière soc·iété a trarnillé eon:<b11n111cnt c1nrant c-inq ,u1née", e:\é-

cuté t1c~ traYaux imvortant;; et in;-;ta11é un outi11age r·onYrrn11>1e. 
)foi:; Jc;: Té~n1tat;: ne l1arai:<~e11t V"" arnir jni=;tifié 1a <1épcn,;e (rnn tel 

eapita1 et 1a tornpa~nie fut ohli~ée <1e tcTrncr la mine en H\Ç):). apparem
ment en raison tk 1ïn><tahi1ité l1ll mi(-<\ en -profom1eur. Le:< \i;11t1c" u11t été 
ph» t"<l "'"'"illèe> et nn " ,-eti cé \>eane-0np <1<- mi<·' - fo )\ ;,.,, )fini ng 
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and Manufacturing C-0., a pris à . a charge la mine en 1896, l'a épuisée en 
1900 et dmant quelques années a travaillé par intermittence. 

La mine a été inactive depuis 1904. Quand on l'a -visitée, tous les bâti
ments étaient dans un état complet de délabrement et il faudrait beaucoup 
d':ngent pour reprendre l'abatage. Tous les affleurements sont maintenant re
couverts par la végétation et un examen de détail était impossible. Mais les 
haldes laissaient voir une pyroxénite gris clair, beaucoup de calcite rose, et 
un mica ambré argenté clair. · 

·Le dyke paraît se diriger du nord-ouest au sud-est et on voit au-dessus 
du puits principal une pegmatite grossière avec une direction semblable. 
La pyroxénite, probablement a cause de l'influence de cette pegmatite a 
dans quelques cas subi beaucoup d'altération, sa colùeur ayant changé au 
vert bleu et la roche étant devenue tendre et poudreuse. On a observé de 
grands cristaux de pyroxène qui ont subi une altération vers le dehors et 
tourné à un minéral bleu ressemblant à l' actinolite ( traversellite), l'inté
rieur étant tendre et sans lustre. Quelque tourmaline noir imprègne la cal
cite blanche. 

La description ·uivante de la mine et d'une coupe transversale des ou
vrages est empruntée à une monographie antérieure du mica par Cirkel, 
parue en 1905. 

"La roche encais ante est un gneiss gris et rougeâtre qui est traversé 
dans le voisii:iage du lac Girard par un amas de pyroxène vert clair en forme 
de dyke. Le puits principal est foncé près du contact entre les deux mas
sifs rocheux jusqu'à une profondeur cle 165 pieds avec une inclinaison de 73° 
à 75° . Depuis le 1G5ième niveau, à une distance de 25 pieds on a foncé 
un autre pu its à une profondeur de 45 pieds, ce qui fait une profondeur 
totale de 120 pieds. Du puits principal des galerie ont été menées en 
suivant la direction des gisements de mica, le plus long à 140 pieds vers 
l'est. Le mica de ce puits est dans de grands nids lenticulaires de calcite 
rose, près du contact avec la roche encaissante et donne, en l'absence de 
rides et crernsses une grande proportion de feuilles commerciales. La ma
jeure partie du mi ca était de grande dimension et tout ce qui était en 
dessous de 2" X 3" était jeté aux haldes mais a été depuis recueilli quand 
a. surgi la demande pour les plus petites dimensions. Tout le mica était 
charrié à Ottawa, à 20 milles c1e distance et là était taillé suivant les di
mensions. 

En 1893, quand l'auteur a fait un examen cle la mine le rendement 
journalier pour troi mois s'élevait à plus de 4! tonnes de cristaux de mi ca 
grossièrement nettoyés.Le nombre moyen d'ounier employés était de 48, 
Pendant 9 mois, le rendement journalier dépassait trois tom1es aYec à peu 
près le même nombre d'hommes. Soixante-dix personnes à peu près étaient 
employée. constamment dans l'atelier de taille ià Ottawa. De septembre 
1891 -à juillet 1893 le rendement total s ·e t éle,·é à 113,000 livres de mica 
mu dimensions courantes, 109,5~5 liHes de mica façonné de toutes dimen
sions et 1,250 tonnes de mi ca brut, se taillant 1" X 3". Il y a peu de mines 
dam le di e tri et pouvant montrer un semblable bilan . La mine est munie 
tl"nn outillage c01wcnable consist.ant en sept comprcf;. eur~ à ai r. deux géné
rateurs horizontaux cle 120 C. Y .. cleux trenils et <lcnx pompes. Une grande 
maii'on ile pcni'ion et cni~ine pournil recernir soixante-quinze hommes."' 
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Les notes suivantes . ur lès divers travaux du Lac Girard :J1ica :Jiining 
System ont empruntées au rapport de M. Obal. ki : 

" Cette compagnie a joué un rôle considérable dans l'inélushie clu mica 
arnbré de la région .à Ottawa, et bien qu'elle soit aujourd'hui défunte et 
que 8ES propriétés soient passées en d'autres mains, il est utile de rappeler 
son histoire. 

J~ lanceur et l'âme cle l 'entreprise était M. rr. J. Watters d'Ottawa qui, 
ï E:'l'S la fin de 1891 prévoyant l'avenir de l' industrie du mica commença à 
ae:i.der les meilleures propriétés à mica connue et ià développer les mines 
sur nne grande échelle, installant des machine , et creusant des puits. Il 
organi a le Lake Girard Mica Mining System aYec de bureaux et cles ate
li ers à mica, 520, rue Besserer à Ottaya où 80 personnes étaient employées 
à fendre et à façonner la forme spéciale requise par le commerce électrique. 
Les machine éta.ient actionnées à la vapeur et les atelier s éclairés à l 'élec
tricité. Une annexe contenait les écuries cle la compagnie qui fai. ait on 
propre charroyage. 

L-e système avait alors la haute main sur plus cle 3,000 acre de t erre 
clans Québec et clans Ontario, riches en affleurements cle mica et exploitant 
les mines importantes connue. sous les noms cle Lake Girard, X ellie et 
Blanche, Horseshoe, Phosphate King et autres. 

La propriété de la Compagnie dura jusqu'en 1896, époque à laquelle 
elle tomba en liquidation. 

Plusieurs centaines de personnes étaient employées clans les mines et 
les ateliers et la production de mica brut s'éleYait à 41 tonne par jour du
rant plusieurs années: la quantité totale emoyée aux ateliers de façonnage 
à Otta11·a était éYaluée ù pas moins de 3,000 tonne de minéral cassé gros
sièremen t . 

R@g III, Lot 16.-Appartient à M. Thompson de Cantley. La mine 
a été exploitée, il y a cinq ans pour le mica, par K ent Eros., de Kingston 
et ensuite par M. Snowball d' Ottawa, avec troi s hommes. La mine était 
exploitée au commencement de 1910 par le dernier de ces mes ieurs. 

Le mica est un excellent ambré clair et clix tonnes ern·iron de minéral 
façonné au pouce ont été soTties. 

ÎJ·existence est sur un filon ou veine presque horizontal de pyroxénite 
qui conti ent clu mica, clu phosphate vert et de la calcite roRe et a été sui 1·i 
au mo>·en cl'une galerie plate qui pénètre de 50 pieds clam le côté de l'arête. 

Rang IY, Lot 23.-A été exploité en 1907 par 1I. J. Raimille de 
Templeton qui a sorti quelques tonnes cle mi ca grossier. Il ne s\ est pas 
fa it d'autre travail. 

Rm1g YI, J1ot 2G.-J .. ppartient à :JI. F. J. :JicGlashancle de \\ïlson Cor
ners. La mi11e et situ ée à 3 milles au nord cle Wakefield et près du bras 
cl e rouest dn lac Wakefield sur la crête d'une colline s'élernnt à 300 pieds 
au-dessus du la r . :M. R. W. Eady a commencé à y trarni ller en 1903 et a 
extrait plus ou moins coni::tamrnent jusqu'à présent. 

Les t ra rnux consistent en un grand nombre clc pu it. ouYerts du côté 
sucl -est de la ·olline, d'où des galeries ont été menées dans la direct ion du 
nord. Le puits principal mesure 60 pieds de profondeur, 13 de largeur et 



95 

'ï5 de longueur. Il est ouvert sur un gisement en nid Lle mica ambré et de 
pho phate . ucré vert, compact associé à de la calcite rose. Les Yeines et les 
nid sont dan une roche vert gris clair ·onsistant en pyroxène, scapolite 
feldspath et quartz foncé. ·La variété de scapolite appelée wilsonite est en 
quelque abondance dan certains de puit:. 

JJe mica est . ouYent bien cristallisé et l'on a Rorti beaucoup de cristalu 
de grande dimension. Il y a aussi clans la calcite de grand cri staux d'apa
tite et la mine est précieuse pour ce minéral que l'on extrait à pré ent 
comme sou -produit. 

Dans le puits, au nord-est de la mine, une veine plate bien nette est à 
découvert, la matière filoneuse étant de la calcite ro e et du phosphate ma sif 
et les mur ont tapissés ur quelque di tance de cristaux bien formés d'apa
tite. 

De la titanite brune en cristaux mesurant un pouct! de longueur cons
titue un minéral accessoire dans la roche cle dyke. Le mica est cassé gros
sièrement sur la. mine puis charrié aux ateliers de façonnage à Wilson Cor
ner , à 6 milles de là. 

Les emplacements sui rnnt~ sont leR rnoin;; importants du canton W ake-
field où l'on a signalé ·autrefois du mica qui n'a pas été exploité davantage. 

Rang I , Lots 11, 13, 18.- Prospecté, affleurements clc mica, localisés. 
Rang III, Lots 13, 17 .-Indications de mica Rignaléc . . 
Rang IY, Lots H, 15, 18, 19.-luclications cle mica signalées. 
Lot 25.-Prospecté en 1899 par :Fortin et Cie, a1·ec quelques hommes. 

Troi puits ont été foncés ju qu·à une profondem cle 20 pieds clans une 
pyroxénite grise contenant des nids cle mica de calcite rose, le tout traversé 
par des dykes cle felsite. 

Rang VI, Lot 12, 21, 22, 271.-Affleurements cle mica . 
Rang VIU, Lots 20, 27, 28.-Affteurements cle mica. 
Rang IX, Lot 19.-.Affleurements cle mica. 

Canton de liull, Est. 

R.aug X, Lot 7.-Appelée mine Foley, ou "Big Crystal." 
Cette propriété a été ouverte en 1892 par ::\DL Powell et Brennan et 

une douzaine d'hommes ont été employés mais par ::mite de clispute. rela
tivement au droit à la propriét&, le trnYail a été intermittent, le Lake 
Girard Mica Sy._ tem prétendant posséder la mine. Jl ne s'est rien fait de
puis 1898. 

T~es trarn.ux consiF:tent en cleux puits 30 :s: 30 pied~ an~e 200 pied,.; de 
profondeur om·erts c1anR une pyro:s:énite grise, contenant un mica ambré 
foncé broyé ,;ur de. joint. et cle~ fissures recoupant un calcaire c·rif:tallin en- ,, c::_ 
cail"sant. 'l~rès peu cle ca.Jcite accompagne le mica et on n ·a pa>' ob~ené <le 
phof'phate. 

l1es ptLits :;011t :;itnés au bonl d\rn marécage et on üit qnc l'e<lll a beau
coup dérangé l'exploitation. 

rn grand filon cle barite CXif:te RUl' Ja même mine Cl appartil•nt Ù la 
Canada l')a.ini C'o., tle )fontréal. 
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Rang XI, Lots 5, 6, S. -~)}.-Appelé mine Kearney, et appartient à 
MM. Mc.Rae et Allan d'Ottawa qui 1 ont exploitée en 1892 avec une dou
zaine d'hommes sous le nom c1'Electric Mining Company. ne quinzaine 
de tonnes ont été sorties et il s'est exécuté du forage à la perforatrice c1ia-

. mantée, mai avec peu c1e succès sans cloute, car on n'a pas pou sé plu loin 
les travaux. 

La mine avait été primitivement ouverte pour du phosphate par MU. 
J. et P . Kearney, il y a une trentaine d'années. 

Lot 5, iC.-Appartient à 1\1. •C. Cashman, de Cantley. MM. Powell et 
Olemow ont été les premiers à l'exploiter pour c1u mica en 1891 et ubsé
quemment, Webster & Co., Messieurs Fortin et Gravelle et M. K. Snowball 
ont fait un peu d'exploitation. Mais jamais les travaux n'ont eu une c1urée 
quelconque, le dernier propriétaire n'ayant travaillé que troi semaines en 
1909 et depuis, il ne s'y est plu. rien fait. 

Les excavation consistent en une série c1e puits sans profondeur foncés 
sur une veine assez broyée de mica ambré argenté clair clans c1e la pyroxénite 
gris foncé. Le gisement est dans une fissure contenant seulement très peu 
de calcite rose et pas c1e phosphate près du contact c1'un c1yke de pyroxénite 
avec du gneiss à biotite foncé, le tout recoupé par beaucoup de filons étroits 
de pegmatite. · 

La veine de mica va c1u nord-est ou sud-ouest et sa largeur varie mais 
ne paraît pas être de dimension suffisante pour justifier de grands travaux 
de fonçage. 

Lot 6.-Le même travail a été exécuté là en 1893 par M. J . W. P erkins 
qui employait une c1emi-clouzaine d'hommes et a sorti huit tonnes de mica 
environ. Il ne s'est plus fait d'autres travaux depuis. Le propriétaire ac
tuel est M. James Burke c1e antley. 

Lot 10.-Appelé mine J ellie et Blanche située à un mille à peu près 
au suc1 c1e la mine Vavasseur. Comme la plupart des autres mines de mica 
de cet endroit, la mine a été c1'aborc1 ouverte pour du phosphate. 

Elle a été exploitée, il y a 1)lus c1e trente ans, par M. J. T'. Haycock 
d'Ottawa, qui l'a ensuite travaillée pour du mica. En 1892, la mine a 
passé aux mains du Late Girarc1 Mica System, et cette compagnie s'est mise 
à l'œtnTe pour la développer sur une grande échelle. Des machines ont été 
installées avec un système c1e perforatrices et de treuils, un camp a été 
érigé et une bonne route constrnite et durant une année 40 à 50 hommes 
ont été employés. Le traYail a cessé en 1897 et on n'y a pas fait c1"autres 
tra,·anx depuis. 

Plusieur. grandes excaYation ont été exécutées, une profondeur de 50 
piec1s a même été atteinte dans le puits près de la chambre c1es machines. 

Le mica qui est de l'ambré foncé et a souvent donné de tailles de 
14" X 10" est clan une espèce de cheminée ou de nic1 lenticulaire clans une 
pyroxénite vert foncé contenant beaucoup c1e feld path scapoliti é. La roche 
exhibe de nombreuse prcun~s cle clifférenciation clan. son massif et l"on ren
contre dans les trarnnx de grands amas cle feldspath gris plus ou moin 
altéré. 



97 

A l'époque .où la rnme était en plein fonctionnement, on avait atteint 
un rendement de 40 tonnes de mica par mois, le minéral étant charrié aux 
hangars de façonnage de la compagnie d'Ottawa. 

Rang XII, Lot 1, S. -!.-Mine Burke, ouverte, il y a trente ans pour 
du phosphate et ensuite exploitée par M. J . W. Perkins, avec sept hommes 
durant un été, dix tonnes à peu prè de mica grossier ont été sorties, une 
grande proportion des feuilles était au-dessus de la dimension moyenne, les 
tailles de 10" X 12" n'étant pas rares. 

Les haldes ont été retravaillées au cours des dix dernières années, d'a
bord par MM. McAllister et Hamilton, et plus tard par MM. Rolland et 
M'Oore, mais il ne s'est plus fait d'extraction depuis 1894. 

Les excavations consistent en deux puits, un circulaire de 8 pieds x 8, 
avec 25 pieds de profondeur et une seconde galerie ou tranchée inclinée à 
peu de distance de la première et profonde d'une vingtaine de pieds, ùu 
fond de laquelle une autre galerie a été menée au nord-ouest, la profondeur 
totale étant de 50 pieds à peu près. 

La roche e t une pyroxénite ver te, contenant beaucoup de calcite rose 
et un mica ambré argenté sur des fissures et nids, dont les murs sont ta
pissés de crista1~x de mica nettement formés. Les cristaux de mica sont 
assez contournés et inclinés pour se fendre en mica ruban. 

Il y a clans le gisement beaucoup de pyrite de fer et par places la roche 
est teintée de rouge. 

Le fond du puits principal faisait voir un grand amas de calcite sm
vant n ne >eine plus ou moins horizontale et contenant des cristaux de imr;<t 

et d'apatite brune disséminés. 
Un peu de pyroxène massif est d'une couleur vert très foncé donnant 

des fragments de clivage parfait clans trois directions. 
Lot 4.-Le propriétaire, M. Jm11cs Burke de Cantley, dit qu 'il y a des 

indications de mica. 
Lot 10.-La mine est diversement connue sous les noms de mines 

Gemmill, N ell is ou Vavasseur, et a ·été primitivement ouverte pour clu phos
phate, il y a plus de trente ans, par M. Donald Gow de Cantlcy, qui a tra
vaillé six ans sans interruption et sorti beaucoup cl'apatite de bonne qualité. 

Par la suite, MM. N ellis et Gernrnil ont repris la mine et font exploitée 
durant quelques années pour le phosphate et le mi ca sous le nom de "Ya
vasour Mining Association." 

La mine appartient maintenant à M. J . ::\ellis d·Ottawa qui a tenu un 
personnel de dix hommes en moyenne plus on moin. constamment occupé 
durant cm; quelques dernières années. La mine est à un demi-mille à peu 
près au sud-ouest de Cantley et 10 milles au nord d·Ottawa, et elle est re
liée par une bonne route à tra,·ers champs à la route C'antlcy-Ottawa. 

Les trarnux sont situés sur une petite colline ou monticule mesurant 
à peu près un tiers de mille par le tra,·crs et composée principalement de 
pyroxénitc Ycrt gri. recoupant de gneiss à hiotitc normal. La pyroxénite 
est très fif'surée dans le sens nord-est et sud-ouc,;t, les fi sures sont de lar
geurs rnriables majs ùépa:-sant rarement 1:5 piecls, tandis que la longueur 
de la Yeine principale a été érnluée à 1,200 pieds. La distance totale des 
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.fissures dépa se 2,100 pieds et toute cette longueur virtuellement a été tra
rnillée, bien que les excavations soient surtout limitées à cinq veines princi
pales et parallèles. 

Le principal remplissage de ces fi sures consiste en calcite rose conte
nant cles cri staux bien formés et des agrégats compacts d'apatite verte avec 
des cristaux de mica épais, ouvent de dimensl.on considérable. Le mica est 
un mica ambré, argenté de première catégorie, donnant une grande propor
tion de feuilles 5" X 8", et le mica a déjà donné plus de 300 tonnes de mi
néral bien Yendable. 

Le phosphate est extrait en même temps que le mica et plusieurs cen
taines de tonnes de minéral de haute catégorie ont été expédiées comme 
sous-produit. 

On n'emploie pas et on n'a pas employé de machines dans la mine, sauf 
des pompes à vapeur dans les ourrages plus profonds. Le levage se fait 
au moyen de treuils à chevaux et à main avec des grues à vergues. 

Les traraux con ·istent en beaucoup de puits, tranchées et galeries sui
Yant l 'alignement des veines, la plus forte profondeur atteinte étant de 180 
pied à peu près. Les fissures ne sont pas verticales, en règle générale, le 
plongement ordinaire étant d'une soixantaine de degrés au sud-est. 

La pyroxénite Yarie d'un type normal à grain gro. sier à un mélange 
finement rempli de pyroxène à un mie.a étoi lé et tout le système est recoupé 
par plusieurs filons étroit;; cle pegmatite. Il s'est exécuté quelques trarnux 
d'exploitation au , ucl-ouest des travaux principaux, mais san ;; beaucoup de 
succès. 

La Fig. 17 donne un plan général des omrages. 

Lot 11 a.-Appelé la mine Lucky Hesen e et appartenant à Brown Bros., 
de Cantley. Les travaux sont situés à quelques centaines de verges au nord
ouest de la mine Yarnsour et 011t donné trente tonnes à peu près cle mica 
grosl'ier d'excellente qualité et de bonne dimension. 

La quruitité de phosphate qu'on trome e~t petite, si l'on t ient compte 
cle la proxinùté du dépôt et des granclti ama~ d'apatite qu'on trouw claus 
les l uits Yarn,;our. 

i:,·ex istence est généralement trèR semblable à celle de cette dern ière 
mine, le mi ca ex istant dan:< ce qui est prnbablement le <:ontact Honl-oue;.:t du 
clyke ou de la série cle dykes de pyroxénite arec le gneiss encaissant. 

Les seuls traYaux consistent en un puits profond de 2:3 pieds .à peu près 
et long cle :30, laissant Yoir beaucoup cle calcite rose et cl e bonnes indicatio11s 
d'autre mica encore en profondeul' . 

T,e premier trarnil fut exécuté par les pTOpriétaires en 190G et a été 
continué par intenall es jusqu'à présent, quatre hommes étant employés . 

Lot 1:3.-Apparti en t .à :u. H ibbanl cl e :Ji inneapol is qui a sor ti. i.m peu 
de mica . 

Han o· Xll L, Lot :1 .-_\ utrc Yieille mine de pho~phate et appaTtenant à 
:JI. .l olm 'Phihert de 1('antley. 

11 y a bea.ucoup cle petitR puits épars ~ur la mi11e, le plus grand ayant 
à peu prè~ -+O pi eds cle profotHlcur. La roche e. t une pyroxénite forn;ée con
tenant un mica ambré argenté foncé et asse7 taché s 11r les joints clans la 
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roche. Il y a un peu de calcite et la roche fait voir beaucoup de variations 
dans a composition. 

Lot 4, 18 . -!.-Ancienne mine de phosphate appartenant à l\f. Thomas 
McDermott de .Cantley, et ouverte par M. J. Haycock, il y a plus de vingt
cinq ans. L'extraction a été onérée par divers groupes en vertu de baux; 
au cours des q1ùnze dernières années, les derniers travaux ayant été exécutés 
par M. O. Brown qui a prospecté en 1910. 

On dit que dix tonnes environ de mica brut ont été sorties de la mine. 
Lot 11.-Appartient au Dr Graham de Hull, qui a sorti quelques tonnes 

de mica de bonne qualité et de gran_de dimension, il y a une quinzaine d'an
nées. Il ne s'y est plus fait de travaü, mais on dit que Kent Bros., se sont 
récemment procuré un bail de la propriété et se proposent de la développer. 

Lot 12.-Appartient à M. B. Fleming de Cantley. M. H. Flynn l'a 
exploitée un court espace de temps en 1908 et le propriétaire en a sorti un 
peu de mica en 1910. 

Lots 12a, 13a.-Autre ancienne mine de phosphate et a été exploitée au 
début des quatl'e-vingt dix pour du mica, par Webster & Co. Il ne s'y est 
pas fait d'autres travaux jusqu'au commencement de 1910, époque à laquelle 
MM. Winning, Church & Co., d'Ottawa ont pris la mine en mains et l'ont 
exploitée sans interruption, jusqu'à ce jour avec une demi-douzaine d'hom
mes. 

Le mica est un excellent ambré argenté clair, possédant un bon clirngo 
et est souvent de grande dimension, une grande proportion des feuilles don
nant des tailles de 5" X 8". 

Les travaux sont à un demi-mille ·à peu près à l'est de la rivière Gati
neau et sur le lot 13a et consistent en un petit p1ùts de surface suivant une 
veine de mica et de phosphate de haute catégorie nettement tracée allant 
du nord-est au sud-ouest, le filon fai ant évidemment partie d'un gisement 
de nid et de fissure. 

L'affleurement a laissé Yoir une formation excessiYement favorable et le 
dépouillement et des tranchées en travers de la ligne d'allure feraient pro
bablement découvrir des veines parallèles semblables . 

.Sur le lot 12a on a ouvert beaucoup de petits puits de prospection. 
L'excavation principale est un grand gradin ou galerie allant de l'est à 
l'ouest, et plongeant 60 ° au sud, suiviant une zone fis urée dans la pyroxé
nite contenant des quantités considérables de mica. Le puits est situé sur 
la crête d'une arête basse de pyroxénite vert foncé qui a été traversée et 
éclatée par des apophyses et des filons d'une roche acide rougeâtre à grain 
fin, consistant principalement en feldspath, avec un peu de quartz et beau
coup de cristaux de titanite bien formés, épais dans l'amas. Le mica paraît 
exister sur le contact de ce fel ite et de la pyroxénite mais il peut y avoir 
une relation apparente se1ùement entre le mica et l'irruption acide. 

La roche acide postérieure a été probablement injectée dans un gise
ment de mica en nid et fissure et la consolidation sur des joints étroits dans 
la roche donne maintenant à la formation l'aspect d'un gisement de mica dû 
au contact de la fol. ite et de la pyroxénite. 

L'injection clc la roche po térieure a exercé une influence considérable 
sur le pyroxène. Le long des contacts, le pyroxène vert foncé a été altéré 
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sur diver es di tances en une actinolite :fibreuse, bleu verdâtre foncé, et des 
amas de la roche antérieure qui ont été enclavé. (lan la felsite sont com
plètement métamorpbiséR. 

Il y a quelquefois cles druses dont les mur sont tapi sés de prismes 
tranchants, nettement monoclinaux, d'actinolite. 

Il y a un peu de rnolybclénite avec la felsite et on a trouvé de amas dn 
poids d'une demi-livre. On a orti de ce gisement de très grands cristaux 
de mica et la galerie qui eRt maintenant de cendue à 60 pied· à peu près 
lai . e voir lmc forte Yeine de mica en profondeur. Un peu de pho phate 
brun accompagne le mica et il y a clans la roche beaucoup de pyrite. 

On ne se sert pa de machines clan la mine qui Yauclrait cependant la 
peine d'être plus développée. 

,Rang XIY, Lot 10, N . -t.-llfine ll'IcClelland. Ancienne mine clc phos- ?> '% 
pha te, om·erte, il y a vingt-cinq ans. La propriété a paRsé par bien des 
mains et appartient actuellement à M. H. McConuell qui a cc~Ré clc l'ex-
ploiter en 1908. 

La mine est située à 2 milles cle C'antley et produit clu mica foncé dont 
beaucoup est broyé et fracturé, et, par conséquent sans Yaleur. 

Le g isement est un bon exemple de la catégorie de contact. Un clyke 
de pyroxénite ayant lll1e allure du nord au sud, recoupe le gniss foncé à 
biotite, toute la formation étant très traversée de filons po. térieurs clc peg
matite. 

w 9n c PcPrnrn _qn E 
Fic. 18. - C:oupP dt>s gi s<·1n1•11t~ dP mica d<· ht rnine :.\fcCll'lla11d, lot 10. rang 

XIV, Canton de Hull, Québec. 

gn, gneiss ; P, pyrox\>nitc; c, calcite ; p, apatitc; m, mica, limité presque entièrement 
aux contacts. 

. • ' ur l~ contact de l'oue~t 1111 gTanil gîte (k l"a l("ite ro~e l't de pbo~phate, 
bien ma~~1f et ~uc-re n•rt, ~·e~t formé, (·011Le11,111t i>l'Hlll·o11p dl' lllÎC"H, il• tout 
plongeant 70 ° à l°e~t. C'c gîk ck• c·ontad dont la lar!.!"l'lll" lllOYl' lllle est de 
93 pieds a été ~uiYi sur lïnc·Ji11ai,011 ju,.:qu"ù unl' prol"o;1dl'ur lle. plu" de 100 

9 
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pieds et sur une llistance de 150 pieds, des étagère étant insérées par inter
valles et une voie de halage boisée ayant été construite à l'extrémité nord. 

La mine n'a pas beaucoup de valeur pour son phosphate et est plus im
portante pour le mica. 

Lot 15.-Appartient .à MM. D. et T. Ramsay de .Ca cades. 
La mine a été exploitée pom la première fois en 1907 par le propriétaire 

avec >:ept homme . Les travaux n'ont duré qu'un moi et on a sorti ept 
barils cle mica façonné au pouce cle couleur et taille moyennes. Plusieur 
puits de surface ont été ouverts, mais le mica ne paraît pas être persistant. 

Ilang X.V, Lot 12.a-Mine Dacey. Cette mme appartient à la General 
Electric Company et a été exploitée pour la première fois il y a plu c1e 
vingt ans par MM. Chubbock et Rainsforc1 d'Ottawa, qui ont travaillé une 
année. Webster & Co. ont ensuite pris la mine et ont continué à traniller 
avec intermittence durant cinq 1années avec qlùnze hommes à· peu près et 
ensuite elle a été vendue aux propriétaires actuels. Ces dernier ne l'ont 
jamais trarnillée et la mine est inactive depuis 190-±. 

Les travaux consistent en plu. ieurs puits profonds et étroits foncés clans 
une zone filoneuse de mica et de phosphate. Les veines ont une allure nord
ouest et sucl-est et contiennent cle grande quantité de phosphate, surtout 
cle l 'espèce sucre où est encastré un mica ambré argenté clair. 

l.i"excavation la plus profonde est descendue ·à 50 pied et à 50 pieds 
à peu près de longueur et montre une veine d'une largeur moyenne de 4 
piecls. La distance d'Ottawa est 18 milles. 

TJOt 12 C'.-Fait partie c1u groupe de mines situées à 2 mille environ 
rle Wilson CornerR sur une arête de gneis altéré coupé par de dykes de py
roxén i te. le tout pui~samment pénétré par des filon!" et des apophyses de 
gran itc. 

La mine appartient .à M. sr. M:cAlliRter d'Ottawa et est louée à présent 
par :JI. F. J. Glashan de \\il. on Corners, qui a commencé à y travailler au 
début cle 1910 arec une clemi-clouzaine d'hommes et a sorti une qui11Zaine 
de tonnes de mica grossier. 

Li mine a été considérablement exploitée clans le pa ... é par cliYerR pro
priétaire;.: et il -~; a de nombreuses excarntion. . Un puits est descendu à 75 
p iell,; dan~ un gi~ement en nid cle pho>:phate-sucre et cle cristaux cle mica 
de taille moyenne et c1e couleur cle mica ambré argenté elair. 

'J'outes les excarntions clonuent de bonnes indications de mica qui ans 
être en grancle quantité sont de bonne qualité et paraisi::ent persi ter en quan
tité sufA:-:ante pour justifier crautres forage;:;. 

T .. e phoRplrnte qni est i::urtout cle l'espèce !'ncre est recouné comme . ous
produi t. 

Le mic·a e~t ('harrié à \\ilson Comerg à ratelier de façonnage clu loca
taire. cl'où il ei:;t expédié a.u consommateur. 

Lot 13.-.\ ppelé mine Connor, et détenu ~ous promesse cle vente par 
O'Bri en et Fowler cl'Ottawa qui ont exploité la mine en petit en 1910. Elle 
a été trarnilléc> en différents ternpR par cliwrs exploitant:::, y compris :JDI. 
C'huhhock et H.a.im<forcl et :JI. Connor. 

Tl ). a cl e11x g-ra11<l>' puits. dont le plus profond a 60 piecls et cle plus, 
beaucoup cl ·excarnt ion,;; . Le mica ambré argenté clair e;;t clans des \'Cines 
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plu ou mom nette ayant une allure de l'est à l'ouest et atteignant une Lu
geur qui va ju. qu'ià douze pieds. Les veines persistent à suiue des fi ·sures 
de contraction ou de dislocation dans la pyroxénite, dont les murs sont quel
quefois tapissés de grands cristaux bien déYeloppé de pyroxène. (Voir 
planche XXIX). 

Le travail exécuté durant 1910 a consisté principalement en prospec
tion et les rés1ùtats ne semblent pas avoir été très satisfaisants. 

Rang XVI, Lot 13.-Appelé mine Wilson, appartenant à M. :Neil 
Stewart d'Ottawa. La mine est à proprement parler une mine de phos
phate et a été ournrte, il y a une vingtaine d'années par M. J . A. Wilson 
de Cantley, qui détient maintenant la mine à bail et l'exploite chaque hiver 
avec une demi-douzaine d'hommes, le mica est recouué comme sous-produit. 

s 

w p E _p p 

F tl:. l!l. - Coupe tks tlépflts de mica de la 111i11e Hors'eshoe, lot lG, rang 
XVI, canton de Hull, Québec. 

S, C:n<.'ÎSS altéré ; P, r.vroxénite ; m, mica associé à de la calcite et des paquets 
crapatite (p.). 

Lot 15 :~q, lG 1, 17.-Appelé la mine IIor,;eRhoe, Yoismc de la mine 
Haldanc. La mine a été om·erte il y a une vingtaine d'années pouT du phos
phate et a été . ubséquemment acqui;;e par la Lake Girard Mica Company, 
qui a exécuté des trnrnux considérables en 1891-92. La Kent Bros. Com
pany de 1\:ingston y a trava il lé quelque:-; mois en 1909 et a attaqué un gise
ment c1e mica et cle phosphate accompagné cle paquets cle calcite rose, ."Ur 
une cl i:::tancc <le 0 piecl,; et a soTti pour $8,000 de mi ca. ·L'excavation a 
3.) piccl;: de profomlcm et fait ' '.oir beaueoup de bandes étroites de pyroxé
nite Yert foncé recoupant le gnei s foncé. le mica et le pho, phate existant 
le long des contacts (voir Fig. 19). 
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Le veines vont du nord au sud et plongent 60° à l'est. Le mica est 
ambré foncé et a sez friable, mais les cristaux ont souvent de grande di
men ion. Il y a beaucoup de pyrite et on trolwe à l'extrémité nord des 
chantiers beaucoup de scapolite massive. 

La mine e t reliée à la grande route de Wilson Corners par deux mille 
de sentier de hiùs on. 

Le. apparence ont que le dépôt doit s'élargir en profondeur et qu·on 
pourrait avantageusement exécuter des travaux de perforation. 

Lots 15 . -!, 16 S. 1.-Appelés mine Ca idy. Cette mine est traversée 
par une large zone de pyroxène ma if contenant des dépôt de mica le long 
des ligne de :fissuration. Ces dépôts forment des accumulations en nicl ou 
veine· de mica qui peuvent être suiYies ur quelque cli ·tance. On n'a pu 
obserrer cle contact avec la roche encaissante clans aucune cles excavation 
et il semble que le mocle principal d'existence e t en nid de forme irrégu
lière. On n'a pas remarqué de calcite et l'apatite est seulement en petit 
paquets. 

Les cristaux de mica sont généralement de bonne dimension, mai il 
se fendent et donnent beaucoup de mica-ruban de petite dimension. Le 
travaux sut cette mine ont été commencé en 1893 par la · Cascade :Jfining 
Company et ont été continués par interrnlles ju qu'en 1901 par cliver e" 
personnes, y compris un syndicat local appelé la Developrnent :Jiica ?!Iining 
Company; on dit que la mine a donné une proportion très satisfaisante de 
bonnes feuilles de mica vendables. 

Les propriétaire actuels sont Web ter & Co., d"Ottawa qui n'ont cepcn
dan t fait aucun trarnil et les derniers trarnux ont été exécutés en 1901 par 
MM. Wright et J amicson. 

Les emplacements sui \'ant du Canton de Hull, E t, cité clans le rap
port cle ?IL 10balski n"ont pas été exploités davantage dan le année ré
centes. 

Rang X, Lot 6.- Prospecté en 1892 par ?i'L O. Robertson, et inclicatiom 
de mica signalées. 

Rang XIII, Lot 9.-1ndications de mica signalée . 
Rang XIV, Lot 16.-Prospccté par M. Bishop clans les quatre-vingt-dix 

et affleurements signalés à l'extrémité nord du lot. 
Lot 17.-.Aifleurements de mica signalé . 
Rang XY, Lot 15 E. 1.-Une quantité d'excellent mica a été Rortie de 

cette mine dans les qua tre-Yingt-dix par M. Jamie on. 
Lot 16, , . 1.-A été travaillé à différentes reprise par :Jiortard et 

autres. 
Lot 16, X. -!- .-)Iine )fcFarlanc, travaillée en 1 92, a donné plusieurs 

tonnes de mica, ;ans compter beaucoup de phosphate. 

Can ton lr es l Par/land. 

Rang I , T~ots 31. 32.-.\.ppartenant à :JI. J . Prud.homme d"Ottawa. La 
mine a été pro!=<pcctéc en 1910, par )f. Charron et on dit avoir tromé de 
bons affleurement.. On se propose cle reprendre le traYail l'été prochain. 
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Hang III, Lots 12, 13.-Appelé mine du Lac Terreur, située au sommet 
d'une ahute colline, 2-! milles à l'ouest de la ri viere Lièvre à laquelle on 
arriYe par un entier de broussailles. 

La mine a été pro. pectée et travaillée durant peu de temps en 1893-9-1 
par Lewis Bros & Co., de Montréal, qui ont cependant cessé le traYaux au 
bout de quelques moi . On n'y a pas repris l'extraction. 

Le mica est ambré clair, assez broyé et existe sur les fissures nord-est 
et sud-ouest, dans une pyroxéiùte gris clair. Les veines ont ·étroites et con
tiennent eulernent de traces de calcite et de phosphate. 

Il y a deux petits puit , le plus grand ayant 15 pieds de profondeur 
et aucun ne donne maintenant d'indications de mica. 

Lot 1-1 S. 1, 15.-Appelée nùne Chabot, ouverte en 1899 par J . A. Cha
bot & Co., d'Ottawa, qui signale un rendement de six tom1es de mica dé
grossi à la main. 

Les trarnt1x ·ont situés sur la crête d'une arête haute de 500 pieds et 
4 milles à !"ouest de la 'rivière Lièvre, à laquelle on accède par un sentier 
de brou,-sailles. On peut aussi arri,-er à la mine par un sentier à pic long 
de 1-! mille et communiquant avec la route de Wakefield par le lac McArthur. 

Le. travaux ne ont pas . considérables et consistent en trois ou quatre 
petits puits dont le plu grand a 300 pieds de longueur, 12 pieds de largeur 
et 25 pieds de profondem. Les excarntions ont été pratiquées sur ùes Yeines 
de :fissure clans une pyrox6nite grisâtre clair, l'allure des Yeines étant nord
ouest et nd-est. Le mica est un ambré clair de dimension moyenne et est 
a socié à de petite quantités de phosphate, la calcite n'existant que .... 

Le mas~if de clyke fait preuve d'un haut degré de cliftérenciation, on 
trou rn dan la roche de pyroxène compacte et finement grenue ce qui paraît 
être des amas séparés de feldspath grossièrement cristallin blan et brun. 

Il y a auf:si un peu de scapolite bien cristallisée en géodes associées à 
du phosphate vert. 

C'ette propriété a été traYaillée pour la dernière fois, il y a une hui
taine cl"années et a été achetée récemment par la Progrcssi1·e Mining Com
pany TAd., d'Ottawa, qui _se propose de commencer les travaux l"été prochain. 

Lot U ?\. l-Mine Lila. ·Cette mine est située sur une eolline de 
300 pieds de hauteur et 5 milles à !"ouest cle la ririère Liènc. On arri1·e 
aux trarnux en Yenant de \\'akefickl, par une b~nne route ju~qu"au lac 
iicArthur d'où un entier de 2! milles mène à la mine. ÎJa cli,;bmc:e d"Ot
tawa est cle 30 milles. 

Primiti1·ernent om·erte pour le phosphate dan:; le,; l'o ixante-clix par M . 
. 1 ohn Doller du T1ac :?\IcATthur la mine a été achetée en 1898 par la Li la 
l\Iica :?\Iining Company qui a employé une équipe de Yi11gt-ci11q homme:; et 
construit un grand camp. 

T,e tnwail a été exéeuté par interrnlleF< durant plu,;ieur~ années, et en 
1907, un nou Yel essai cl"extradion a été tenté, mai>' aprè,; qu \me tranehée 
eut été pratiquée dan;; le,; a11C'.icrn: ouYragc,; ponr faire ,;ortir l'eau, le~ tra
Yaux ont été suspcnclus et, clepui,;, la mine a été inactiYC. 

Il :· a einq puit,; i'lll' la mine, le plu,; profond a 60 pied,:. c·est un 
cicl-om·crt ou carrière ercusé sur le côté ,;ucl-c,;t cl"unc colline et du fornl 
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duquel des galeries ont été pratiquées 30 pied au nord sur des 1eine en 
nids de mica et de phosphate clans lme pyrnxénite grise. Le mas i.f du dyke 
varie d'un·e roche -à grain moyen normale à un mica pyroxénite à grain fin 
et est recoupé dans le puits principal par un filon de pegmatite large de 9 
pieds et allant nord-e t et sud-oue t. 

Le mica est de l'espèce ambré vineux moyen et est as ez fragile . Il y a 
clans le gisement de grandes quantités de pyTite et de pyrrhotine. 

Lot 24 S. f.-Travaillé par la compagnie précédente en 1898-9 durant 
quelques mois; un puits de 35 pieds de profondeur a été pratiqué. On dit 
avoir sorti de ateliers quelques très grands cristaux. 

Rang IV, Lot 2î.-Ancien producteur de phosphate, ouvert dans les 
quatre-vingt par M 1. Fleming et Allan d'Ottawa et a, depuis, produit beau
coup de mica. 

En 1891, M. H . McRae s'e t procuré un bail de cette mine et des lotti 
voisins 26 et 28 et a employé en moyenne 35 hommes durant des années 
pour extraire du mica et du phosphate. On a pratiqué deux grandes exca
vations, deux sur le lot 26 et une ur le lot 28, cette dernière munie d'un 
treuil à vapeur. Plus tard, la mine a été achetée par M. Farley d'Ottawa, 
propriétaire actuel. 

En 1907, MM. Marcelais et Hamilton ont travaillé la halde et retiré 
quelque bon mica. 

M. T. G. McLaurin a exécuté quelque. mois de travail en 1908 en 
vertu d'un bail et depuis lors, il ne s'est plus fait de travail. 

Les deux principaux puits ont été excavés jusqu'à une distance de "15 
pieds sur 12 pieds de largeur et environ 45 pieds de profondeur. Ils sui
vent des veines de fissure parallèle de mica et de phosphate associées à de 
gros gîtes de calcite rose dans un dyke de pyroxénite grisâtTe recoupant le 
gneiss fo11cé . 

Plusieurs dykes de folsite gris et de granite traversent la mine, des 
quantités de tourmaline noire s'étant formées sur leur contact a1ec la roche 
encaissante. De granc18 amas de felsite grise grossièrement cristalline ont 
été tromés clans la halde et contiennet de petits cristaux de titanite brune 
épar e. Ce feldspath paraît être un produit de égrégation du massif du 
dyke. 

Lot 28.-Fai~ait partie de la mine de phosphate Fleming et Allan et 
appartient mainteuant ~1 )1. \\' . A. Allan d'Ottawa. 

Les haldes ont été retournées en 190 par M. \Yinning qui en a retiré 
beaucoup de mica. 

En plus de ce qui pré ède, les emplacements suivants de Portland 
Oue t ont cité ' dans les rapports de :JI. Obal ki et de :JI. Cirkel, mais on 
n'a pas pu aYoir d'autres renseignement5. 

Rang III, Lot 16.-Prospecté en 1900 et indices de mica signalés. 
Rang IY, Lots 16, 17, l.8.-Affleuremenb de mica signalés. 
Rang Y, J_,ots 2-±, 25.-Un peu de traYail de surface a été exécuté par la 

Lake Girard Mica ystern. 
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Rang IX, Lot 5, 6.-Ancienne. mines de phosphate orig inairement ex
ploitées par la ·Canadian Phosphate Company. En 1892, M. ·w . . ~fointosh 
en a extrait quelques tonnes de mica . M. A. Cameron de Buckrngham a 
exécuté quelques mois d'ounage en 1899 et s'e t procuré beaucoup de mica 
de grande taille, avec au. si du phosphate. 

Rang X, Lots 1, 2.-Indices de mica signalés. 

Dr TRICT DE J,_1_ RIVIÈRE GATIXEAU ET DE r.'OrEST. 

CO)ITÉ D'OTTAWA. 

Canton de Hull, 011est. 

X Rang VI, Lot 19.-Appartient à MM. Wallingford qui ont commencé 
l'.extraction, il y a environ 6 ans, employant douze hommes durant une année. 

Les travaux sont situés ià 2 milles de King mere, sur le versant sud
ouest de l'arête où se trouvent les m.ines de la Iiaurentide Mica Mining 
Company, MM. Fortin et GraYelle, etc. 

La roche encais ante est un gneiss à biotite normal, avec une allure 
nord-est et sud-ouest et plongeant 6.:5° au sud-est. De. dykes foncés et à 
grain grossier de pyroxénite recoupent le pays en eoncorclance et contien
nent un mi ca arnbré argenté clair et nn peu de phosphate et de calcite rose 
dans cles nids et fissures des zones de contact. 

Plus tard, des :filons granitiques à grain fin de couleur roes ont tra-ver é 
et éclaté les roches plus anciennes. Le irruptions granitiques ont une di
rection de r est à l'ouest et ont exercé une influence considérable sur la pyro
xénite qui dans le Yoisinage de la roche poi::térieure est fortement altérée en 
une actinolite bleuâtre, tandis queJ!.e grandes quantité . d'amiante_ .crriR bleu 
se sont formée:-; le long des contacts. Les fibres de cette amiante atteignent 
quelquefois une longueur de 6". Les traYat1x consistent en pluRieurs cicls
om·erts et galeries creu:ées par intenalles le long clu contact à un e profon
deur de 35 pieds, mais la plupart cle c-es puitR sont (léfoncés et en Yégétation. 

Lot 20 .-_\ppelé mine -Cliff et appartenant à Brown Bros., de Cantley. 
Les propriéta ire. ont commencé ·à travailler en 1898 et ont c-ontinu é <lurant 
10 moi:-; , une force rle cinq hommes y étant employée. 

Il ne R'~' eRt pas fait d ·autre extraction. La mine a donné enYiron qua
rante tonne. de mica brut ambré argenté de première catégorie. 

Il y a trois puits, le plus grand ayant 30 pieds cle profondeur, excaYé 
. m un dépôt en nids dans cle la p:yroxénite normale. 

On dit que le puits principal lai sse Yoir de bonnes indications de mi ca 
en profondeur. 

Bang YIJ, T_,ot 18 K. 1.-:J1ine Ern appartie11t ù Brmrn Bro . . , de 
Cantley, qui y a travaillé deux moi. en 1898 aYec einq hommes et a sorti 
un peu cle mica. 

J_,ot 18 . 1 .-_\pparte11ant ù "JDL F or l in et GraYcl <.le Hull et avois i
nant la mine de la Laurent ia11 "Jliea Company. 
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Les propriétaires ont commencé à travailler en 1 99 a"Vec mie iorce de 
huit homme et ont continué par intervalles jusqu'en 1906. 

Les tJ:avaux consistent en deux puits principaux foncés ur un gise
ment de mica en nid ayant une direction générale du nord-e t au ud-ouest 
et existant apparemment au contact de éperons de pyroxénite et du gneiss 
gri ou à peu près. Il y a clans la pyroxénite beaucoup de pyrite et le geniss 
e t fortement imprégné de ce minéral prè des contacts. La mine a produit 
beaucoup de gro mica. 

n de. puit a été excaYé à une profondeur de 90 pieds tandis que 
d'autres sont descendus ju. qu'à une vingtaine de pieds et on dit qu'il pos
sèdent encore de bonnes indications de mica en profondeur. 

Le mica est charrié à Hull où ont situés les ateliers de façonnage. 
Tous les bâtiments de la mine, y compri la maison de pen ion, l'é

-~rie, l 'atelier de taille, sont maintenant plus ou moin détériorés. 
Lot lll.---'Cette mine qui était autrefois la propriété de 'M·M. Brow;n 

X Bros., et qu' il · ont exploitée en 1899 a été tran ierrée en 1904 à la Lau-
~cle 1\!Jôica ·Company. -

Cette dernière avait 20 homme ur la mine jusqu'à rautomne 1908. 

En 1910, les opération::: ont été reprises sur une petite échelle, cinq hom
mes seulement éta ient employés et quand nous l'avons vi itée, ce nombre 
d'hommes travaillaient à foncer un puits de 9 X 7 et cle galeries au ud 
sur ce qui parais. ait être une fissure irrégulière contenant du phosphate 
et du mica. 

Une Yingtaine de puit sont épars . ur la mine, la plus grande profon
deur atteint étant de 80 pieds. En plus, de grandes tranchées ont été pra
tiquée;:; et la surface a été soigneusement prospectée. 

"C"ne perforatri ce diamantée a été amenée sur la mine, il y a quelque 
temp. , mai s n 'a jamais fonctionné. rne maison de pension pour JO hom
mes, atelier de générateur, hangars de façonnage, écurieR, etc., ont été cons
truits sur la mine qui est à même à quelques jours cl·aYÎS cl'empJoyer tout 
un fort contingent cle travailleurs. 

A présent le le1'age se îait au moyen d'un treuil à cheYal ordinaire et 
le forage se fait <à la main. Le mica est cl e rambré clair et . e iend bien, 
les cristaux sont de climen. ion moyenne. 

L'ex istence paraît être un gisement cle lit et de fis ure clans une zone 
fracturée avoisinan t le conta ·t d'une pyroxénite cle couleur moye1me avec du 
gnciRs foncé, le ton t étant très recoupé de pyroxén ite gri se trè8 recoupée 
par de la pegmatite grise dont les filons n ·ont pas de cl irection bien nette. 

La mine et la propriété For tin eL Ora1·elle ;:;ont adjacentes. De fait, 
ce puit;: qu'on fonce a présent 11 'e:<t qu '.à quelques pied;:; de distauce de ate
lier de cette clernièl'e et l'eau de là commence à causer de~ difficultés. 

La Fig. 20 donne un plan esquisse de l'u!:'ine. 

Lot 20 S. t.-~Iine Fleur~' · ~"ppartient à M~I. Fleury Bro~., de Kings
rnere et a été d'abord exploitée par 1\I. C. Brown de Cantley en 189 a>ec 
deux hommes. Plus tard, des trarnux out été commencés par les proprié-



109 

I M09azine 

l 1' 
1\ 

.+- , , 

il: li 
.... 1 1 

~ I l 

ÜProspecf 

0 1 / f.L"'f Pr
0

ect 

0 f I 

'<° 1/ Pi t - ,~,110 // 
\' o 1, Prospect ' \ 9' 11 

'' "' /1 . \~,o,~ 1/ P it 
/ / ' -~ ' \ / I ·+ , , ., /1 Pi-T Pit ..! 

','~\$' / I 11111111\\1\\\\ i\\1\\1\\\\\\\\ 

.Pit 

'' :'.> ///--~~-0------
\\~ 111

1 P_rospect \ \ (l) 
I l j,1 P i t • 
'' i '' -~ QP e+ li / / ~-- ,., rospe 

/ / 6°Harud~'!g // J 
/ / // . --~f'i-t 

1
1
1 If ~ . --1 . 1 

/ I '1 Pit 
/;/ 

1
11 Forge · 

/,,/, \ \ 

/ / \ \ 
I I 1 
1 / Ov12nD :: 
11 . ~ , , 
1 ,0ff'icE!--:1 1/ 

tl ~ /~/ 
tl // 
1• ~ ,,, 1 1 CobJ>:f:Rq Shed 
\ \ ... ,,.,. 

\'"'} \ \ ........ -:,.. , 
~ \ \ ,,,,.,.. ... ,, 
M . \\ .,,."",," I l 

ÜProspect 

1<;:a . \ '<.-- St~i'e Hou se 
~1n \'·( 6'\ , , t> ,, ~ ,, 

'\, ,' 1 Stables. 
''~' I I 

' , I 
' ' .1 I 

. . ', ( 
Pro:spec+ '>, 

0 /11\ 
1/11 ::0 

1 1 1 Io 

/' 1
10 0 Prospect I ,' \ \ (l.. 

/1 \\ ~ 
,'/ \~ 
1/ \ \0 

.' 1 0 \ \JI' 

Pros ... ec-t ' 1 0 · 
"" 

1
' ~ - - - - - -- Gene ro i T rend of M ;co Ve1l'ls . 
'~,o\ 

FIG. 20.-Croquis des ouvrages de surface, mine de la Laurentian :\Iica Company, 
lot l!), rang \ ' II, canton de Hull , Québec. 



7 

7 

Ir_, 

110 

taires qui ont e~ployé une demi-douzaine d'hommes pal' intermittence jus
qu'en 1908, époque depuis laquelle la mine est inactive. Environ 20 tonnes 
de mica dégrossi ,à la main ont été 'OTties de travaux qui con i tent en deux 
puits profonds de 35 pieds et plusiems excavations de smface de moindrn 
i mpoTtance. 

Le gisement est du genre en nids contenant un mica argenté ambré cle 
haute catégorie, de la calcite ·rose et beaucoup de phosphate. Cent tonnes à 
peu pTès de ce demieT minéral ont été produites. 

Rang VIII, Lot 17.-Appartient à M. J ames Padden, de Kingsmere. 
La mine e t ·à un mille et demi rà peu près au sud de la route de Kingsmere 
à Old Chelsea et a été exploitée quelques semaines au début de 1910, par 
MiM. Winning et hurch. Deux excavations sans profondeur eulement 
ont été pratiquée et quelque centaines de tonnes de bon mica et 2 tonne 
de phosphate ont été sorties. 

Lot 18.-Appartient à M. Lawrnnce Dunn de King mere qui a loué la 
mine ià M. H. Flynn en 1909. Ce dernier ne l'a exploitée que peu de temps 
et a sorti lme certaine quantité d'un petit nid. Le mica est de bonne qua
lité et souvent de bonne dimension-et accompagné de phosphate et de calcite. · 

ill.ang :LX, Lots 14 N. !, 15 :N. !.-Mine Scott. C'est une ancienne 
mine de phosphate, ouverte il y a vingt ans, p~r 1. Michael cott de Old 
Chelsea. 

Il y a une quinzaine d'années, M. M. G. Robertson a loué la mine et l'a 
exploitée quelques mois n.Yec une douzaine d'hommes, sortant quelques 
tonnes de mica brut. Il ne s ·e. t plus fait d'autre travail depuis que ce der
nier a cessé de travailler. 

Le puits le plus profond est descendu seulement à dix pieds et il y a 
beaucoup d'ouvertures superficielles creusées du côté est d'une petite arête de 
gneiss et de calcaire cristallin reroupé par des dykes étroits de pyroxénite, 
le tout traversé par des filons postérieurs cle pegmatite. 

Le mica est ambré argenté clair, très broyé et fracturé . Il y a avec 
le mica beaucoup de phosphate rouge foncé, mais il contient trop cl fer 
pour avoir cle la valeur. L'existence de jaspe rouge ·ur la mine est inté
ressant. Plusieurs filons de ce minéral se rencontrent aux contacts entre 
les clykes cle pegmatite et le calcaire cri tallin . Le ja pe est d'une couleur 
rouge foncé et est associé à cle la spécularité et de la calcite, le .filon ayant 
dans tm cas, plus cle 3 pied de largeur. 

L 'ocre rouge et la steatite existent aussi dit-on sur la mine, mais n 'ont 
jamais été exploitées. 

Lot 15 S. t.~Cette mine appartient à M. J olm Sweeney cle Old Chelsea 
et a été ouverte pour le phosphate, il y a plus de vingt-cinq ans. Le pro
priétaire l'a, depuis, exploitée par intervalle pour le mica. En juin 1910, 
Mllf. Kent Bros., de Kingston, ont loué la mine et ont employé une demi
douzaine d'hommes durant l'été pour prospecter et dépouiller. Plusieurs 
puits ont été foncés sur des veines de mica, mais dans tous les cas on a 
tromé qu ïl était de panne qualité, ne se fendait pas facüement et était 
considérablement broyé. Le gisement est du genre de nid ordinaire et con-
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tient du pho phate brun massif et de la calcite rose. Des dyke. de pegma
tite massive traversent_ la mine et il se peut que l'irruption de ces clykes 
po térieurs et les dislocations subséquentes qu'ils ont causées, soient cause du 
broyage du mica. On dit que MM. Kent Bros ont maintenant cessé d'ex
ploiter la mine. 

Lot 16.-Appartient à Mme J. O'Neil de Old Chelsea. Un peu de tra
vail a été exécuté par le propriétaire depuis 1903, mais il n ·a pas été produit 
beaucoup de mica. ·Le puits le plus . profond est descendu à 25 pieds, sur 
un petit dépôt en nid de mica argenté clair et de phosphate clans une pyro
xénite grossièrement cristalline. 

Une petite galerie a été pratiquée le long de quelque pieds au nord et 
au sufl sur une veine étroite de mica, mais les indications ne font pas sup
poser l'existence d'un grand dépôt. 

Rang X, Lot 11.-Appartient .à M. C. Church de Old Chelsea . La 
première extraction faite remonte .à 1897, par le propriétaire, et en 190,1, 
MM. Kent Bros ont fait quelque travail d'exploitation. En 1910, MM. 
Winnig, Cihurch & Oo., ont c01mnencé des opérations qui cependant n'ont 
duré que quelques semaines parce que le mica, ambré argenté, de dimension 
moyenne était trop fracturé et n'était pas en quantité suffisante pour rendre 
l'exploitation profitable. 

Le dépôt est de la catégorie nicl, un peu de calcite rof\e et de phosphate 
accompao-nent le mica. La pyroxénite, roche molle cle couleur claire a été 
très éclatée, par des irruptions postérieures de felsite rose .à grain fin qui 
n'a pas cependant causé une aussi grande altération de la pyroxénite que 
clans le rang XIII, ~ot 12, de l'autre côté ùe la riYière, où une irruption gra
nite semblable a changé le pyroxène en actinolite bleue (voir page 293) . 

Il y a un puits seulement de quelque dimension, sur la mine; il a 30 
pieds de profondeur à peu près et laisl'e Yoir une petite Yeine irrégulière de 
mica recoupé par de la fclsite. 

Lot 13, N. t.-Appartient à M. James Heynolds de Kirk Ferry, et a 
été exploité durant quelques semaines en 1898 par M. J·. Swan. On en a 
sorti quelques barils seulement de mica et on n'y a plu;; fait d'autres travaux. 

Il y a plusieurs excavations sans importance sur la mine, laissant voir 
un peu cle mica sur les joints et les nids clans une pyroxénite normale re
coupant la calcaire cristallin. 

Lot 13 S. l-On a extrait un peu de petit mica assez broyé de cette 
mine appartenant à M. M. May d'Ottawa. Les excaYations sont sans im
portance. 

Lot H .-Appartient à M. Thoma. Macauley de Old Chelsea, et a été 
prospectée ~t la urface il y a une dizaine d'années. On a trouYé alors un 
peu de mica. 

Lot 15.-Appartient à NI. George R·ainbow de Aylrner. M. H. Flynn 
y a exécuté six mOcis de trarnil à bail, en 1906, et a sorti un millier de ton
nes de mica grossier. Depuis, il ne s"y est pas fait de traYail. 

Lot 16.-Aneienne mine de phosphate appartenant à 111:. F. Bradley c1e 
Old Chel ea. 
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Divers exploitants y ont exécuté de traYaux au cour des quinze der
nière années, .-arnir: nLlL ·Clemow et Powell, la Lake Girard l\Iica }'stem 
et M:M:. Kent Bro . La mine a été inactiYe depuis 1908. Il y a un certain 
nombre cle petite excavations, hanchées, etc., le puits le plus profond ayant 
25 pied . 

Le mica est de l 'ambré clair de bonne qualité. 

Lot 19 ~. l-La mine a été récemment achetée par :M. R. licConnell 
d'Ottawa qui n'a pas encore commencé l'exploitation. )I. Dunlop de Old 
Chelsea y a exécuté trois mois d'ouYTage en 1906 et orti deux tonne de 
mica dégrossi au pouce. ~n puits de 18 pieds a été foncé ur un gisement 
en nid de mica clair et de phosphate brun, les excavation. ayant éoo exécutées 
le long du contact cle la pyroxénite et d'un dyke de granite postérieur. e 
dernier a une allure 0 20° .c et plonge c1e 75° au sud. Le cheYet étant 
couvert par une bonne épais. eur de cristaux de mica de dimension moyenne 
et très fracturé. 

L'écrasement e t un défaut dont ouffre la majeure partie du mica de 
cette mine, 25 p. c. seulement du minéral extrait convenant pour la vente. 
Le pho phate e t ous forme de cristaux bien développés, enca trés dans de 
la calcite rose ur de petites :fissures et géodes clan la pyroxénite. 

Lot 23 .~La mine a été exploitée sur une petite échelle durant quelques 
semaines en 1900 par la Mica Mining and M:11.nufacturing Company; résul
tats inconnus. 

Rang XI, Lots 12, 13 S. t.-Un peu de mica a été orti de cette mine, 
il y a une quinzaine d'années, par M:. Haycock d'Ottawa qui en avait d'a
bord extrait du phosphate. 

Quelques puits sans profondeur ont été creusés et il ont maintenant 
comblés par la Yégétation. 

Lot 16.-11 s'est fait quelque prospection f'ur la mine, il y a une di
zaine d'années; mais les traYaux séTieux n'ont commencé qu'en 1907, époque 
où la laurentiùe M:iea Company a commencé -,1 exploi ter à bail, clmant quel
qnef' mo is. 

En 1910, elle a commenté des trarnux suixi employant une douzaine 
d'hommes, et a construit un cm11p. 

La mine ef't ~1 2 milles à peu prè au nord-est de la route qui Ya de 
Old Chelsea au T_,ac M:eaeh et R

0

y relie par 1m bon sentier. 
Le miea est ambré foncé cle bonne catégorie et cle dimension moyenne, 

on le trouw cla.ns de:;; joints et fissures d'une pyroxénite claire, prè·· cle on 
contact a1·ec le gnei"" gris où sont intercalées dei:; bande · de calcaire cri . -
tallin. 

Des cristaux hicn formé~ cl'apatitc Ycrte et brune existent aYec le mica 
et la calcite rose et gri"e eo11Rtitue le remplissage des füf'mes. 

Le c1istric-t e"t profondément recoupé par de:> pegmatites plus récentes 
et d s filons de fel,.,ite plus grossière. On trom·e quelquefois de la molyb
clénite près clu C'ontad clc l·Cf' <l~· kef' aeiclcs aYec la pyroxénitc maiu jamai. 
en quantité de quelque importance. Je;; cristaux étant habituellement petits 
et sporad iquef:. 



113 

Les ateliers ne sont pas considérables, ils consistent en plu ieurs ciels
ouverts cfune vingtaine de pied de profondeur, le plu grand ayant -!5 
pied de longueur et 15 pieds de largeur foncés sur une veine de mica allant 
du nord-oue t au sud-est. Une seconde excavation au nord de la précédente 
est un puit 10 X 10 pieds et profond de 25 piecls montrant du bon mica 
en profondeur. 

Le levao-e ·e fait au moyen d' un treuil à main et des grues sont en 
cours d'érection, on ne se sert pa de machines à présent. 

Lot 16.-Appartient à M. J . H . Connor d'Ottawa qui l'a exploité quel- I C 
ques semaines, il y a Heuf an. . En 1903, MM:. Fortin et Gravelle ont fait I 
un peu d'extraction et en 1910 O'Brien et Fowler se . ont procuré une pro-
mes e de vente sur la mine et ont exécuté des travaux de pro pection. Les 
ateliers consistent en quelques petits puits près du sommet de l'arête Gati-
neau oue. t et à un mille à peu près de la rixière. 

L'excavation principale est un ciel-ouvert ou tran chée profonde de 15 
pieds, large de 12 et longue de 160 aYec une direction de l'est à l'ouest et 
suivant un dyke étroit de pyroxénite qui re oupe le gneiss foncé . Le mi ca 
est épars dans un amas de phosphate compacte gris et Rucre, il est de bonne 
couleur, mai s très broyé et tordu et sourcnt encli11 à la slructurc rubaun éc. 

F ra . 21. - Coupe tles dépôts tlc nii ca, lot Hi. rang XI, Canton de Jlull . Québec. 

gn, gneiss; P, pyroxénite ; m, mica; p. apatite. 

Il y a peu ou point clc calc ite et la roche pyroxène <le f'haque côté de la 
veine n·a que :)" clc largeur. Le gi~emmt plonge G0 ° an ;:nd et est recoupé 
par plu. ie1ll'~ filcl;: clc pe,!.mrntite ro;:ée aYant une <liTcdio11 clu nord-ouest 
au sud-ei't. Il ne paraît pa;: arnir exercé la moi 11<ln· in!hwn cc ;:ur le mica 
ou le pho>lphatc. 

l .ot l 1 .-.\ pparticnt il 'JL W. l'har]c;:on <l'Ottawn. et a (•té exploité 
pour la prcmit•rc fo i" 1111c quinzaine <l'anrn'.e;: pa r :'.\L l h<i\\·n cil' C'antlt'y. 
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Par la suite, M. J. Flynn y a exécuté quelques emaines de trarnil aYec 
une couple d'hommes et a sorti quelques centaines de lines de mica brut. 

En 1907 et 1908, le propriétaire actuel a employé quelques hommes 
sur la mine, durant six semaines et depuis, il ne s'y e t pa fait d'autre 
travail. 

L'existence est lm nid cle mica pho phate et calcite rose et on a pratiqué 
seulement quelques excavations sans profondeur, aucun des puits ne dépas
sant 15 pieds. 

Rang XII, Lot 14, 15, 16.-An-cienne mine de phosphate et exploitée 
pour la première fois, il y a une trentaine d'années par M. Iri h d' Aylmer. 
1\1. Snow d'Ottawa l'a, par la suite, exploitée pour le mica. Il a sorti quel
ques barils de matière grossière en plus de soixante tonnes de mica de haute 
catégorie d'un nicl clans le nord cle la mine. 

En 1908, M. H . Flynn s'est procuré une promesse cle vente et a extrait 
3 tonne de mica gro sier, mais qui était rouilleux et c1e pauvre qualité. 

Le propriétaire, M. J. H. Conner a exécuté quelque semaine d'ouvrage 
l'été suivant et, en 1910, M. M. O'Brien et Fowler ont commencé à pros

;, l_ pecter clans le but d'acquérir la mine. On a trouvé cependant que le mica 
est cle pauvre catégorie et les travaux ont été vite abandonnés. 

Il y a beaucoup cle petite excavations éparse sur ces lots, la plus 
grande étant un vieux puits phosphate près du chemin de fer. Ce puits a 
35 pieds cle profondeur et a été formé en ouvrant lme carrière sur le côté 
nord d'un petit monticule c1e pyroxénite recoupé par une pegmatite gros
r::ière. Le dyke acide a pénétré clans llll grand nicl de pho. phate bigarré vert 
et rouge et a produit la formation, clans le phosphate, cle guantités considé
rables de tourmaline noire qui tra1erse l'apatite massive en petits filons et 
filets . 

Il :· a trè» peu cle mi ca en cet endroit et la calcite est relati \·ement rare 
clans tout le dépôt qui est al'socié à une pyroxénite vert foncé. 

Rang XIY, Lot 22.-Appartient à M. John Bate des Cascade . En 
1899 le propriétaire a c·ommencé à y travailler et a continué durant deux 
mois. En 1908 :JI. \\ï] ,;on tle ·Caseacles a pri" la mine à bail et a exécuté 
quelques semaines d'ouHage. Depuis cela , la mine est restée inactiYe. 

L eR ounages com i,-tent en deux puit.-; cle,;cendu. ju:;qu'à 1.3 piecl· clans 
un dépôt en n icl cle mi ca accompagné de beaucoup de calcite rose. 

Le mica est foncé et assez brové et se trom·e daim cles join t.<: à des fis
sure,; dan;: une pyroxénitc grif<âtre .reroupaut un gnei;:s encaissant qui plu;: 
tard a été grarnlement pénétré par clef' dykes de granite rose . Î-es irrup
tiom: clc granite ont trè,; altéré le gneis. à biotite, qui consenc rarement sa 
strudure gen i,.:~oïda le originale et prend plutôt raspect de granite gnei"'s. 

T;e clistriet, an norcl ile cette mine et à rone,;t de la ririère Gatineau 
présente un comp lexe cle bien cles typeR clc r o<·hei< érupt i\·e;; . I ra. roche en
eaissa1üc est un gne isF< gri s à biotite surcps,;ivement pénétré et éclaté par 
cle~ <lyke~ et clt·~ ~oulèn'ments clc granite, diorite, ~erpentinc. etc. On peut 
quelqucfoi;: t romcr ce;: roche._ en a;.: . o ·iation intime sur une étendue limitée. 

H::rng XY. Lot 2:~.-:\fi11e C'asrnde~ . Cette mine a été Pxploitée pour 
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Ia première fois, il y a une Yingtaine d'années par M. Flynn, puis par M:. 
J amieson, et en 1900 par Webster & Co. Le travail a été exécuté sur un 
gisement de contact de mica ambré foncé entre la pyroxénite et le gneiss 
altéré. 

Il y a un peu de pho phate avec le mica, accompagné de beaucoup ùe 
calcite ro e formant le remplissage de contact entre le gnei. s et la pyroxénite. 

Au début de 1910, M:. H. Flynn a fait exécuter un mois de travail. 
ur sa mine, plus tard, il a retravaillé de haldes et retiré une quantité de 

mica -rnriable. 
Cette mine a donné beaucoup de beau mica dont une partie de dimen

. ion extraordinaire. Des feuilles 8" X 2" et 8" X 12" n'étaient pas rares 
et on dit qu'un grand cristal cle 5 X ' pieds a donné 6,300 liues de mi ca dé
grossi à la main. 

En plus du puit principal, il y a beaucoup de petites excaYations dont 
la profondeur varie de 10 à 20 piedR. 

On employait autrefois une force moyenne de 15 hommes; on n'a ja
mais employé de machine. et la mine est à. un mille ù peu près de la gare 
cle C'a. cadeR. 

Lot 25.-Appelé mine Moore et appartenant maintenant à \\ ebster & 
Co., d'Ottawa. Exploité d'abord en 1890 par W. Powell qui a exécuté 
quelques mois de harnux arnc un petit nombre d'hommes. La mine passa 
enRuite aux mains de MM. Smith et lacey de S:vclenham qui aYait clix hom
mes au trarail durant une ouple d'années . M:M. Jam ieson et ·w right crOt
fawa achetèrent ensuite la mine et r exploitèrent par intermittence durant 
cinq mm, après quoi elle passa au x main. des propriétaires actuels. Ces 
derniers ont fait peu cle traYail Rau.f à la surface et pour r etourner la halde, 
tra rail exécuté par M. Kell er en vertu cl un contrat en ] 901-8. La mine 
a été Yirtuellement inactirn depuis clix ans. 

Cette mine fut mie de. premières ournrteR dam: le cli~tric:t et il s·cst 
fait beaucoup cle trarnil. Tl y a beaucoup de puits et l e~ partie~ \·isibles 
indiquent un dépôt du g-eme de niü coutenant un mi ca cle climen~ion moyen
ne clc bonne couleur et qualité. 

l.c gii:;ernent semble être associé à un régime d"éperons rayonnallt chrn 
rna;;~if central de pyroxénite, le tout étant grandement recoupé par cles 
filon!' po~térieurs de granite: ces derniers ont été calrne de cfo:locat ionR qui 
ont grandement contribué à la nature écrasée des crif:taux clc mi ea qui e;;:t le 
trait marquant de ce district. 

T~ot 27.-Appartient à :u. IL Flynn. La mine qui est située ù 2 milles 
il peu près de Farm P oint a d 'abord été exploitée par le propriétaire en 
l 90.) et a été exploitée depuis, par intervalles. 

T,e dépôt est du genre de n irh, le mica qui est couleur f m·ée et sou Yent 
cle grande dimension étant en veines irrégulières et en nids clans une pyro
xénitc blanche Tecoupant le gne is et le granite . 

Le mica a été extrait au rno~·en cl"trne tran chée ù cid-ouYcrt prntiquét 
dans le côté nonl-c,.:t cl"une haute arête, sur llllC distance cle 120 pi t> ds et 
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profonde de 50 pied à on extrémité sud-oue t ou intérieure. Les veines 
maître ses ont un plongement d'environ 30° au ud-e t. 

Le dernier travail fait sur la mine a été exécuté en mai 1910, époque 
à laquelle les haldes ont été au ·i retravaillées pour recouvrer le mica. 

Rang XVI, Lot 26 .-Apparti.ent à M. H . .Robertson d'Otta"Wa, qui l'a 
d'abord exploitée pour le mica il y a trente an . Il y a une dizaine d'an
née , le propriétaire a extrait un peu de mica, mais depuis rien ne s'e t fait. 

Ri:mg XVI, Lot 27, 28.-Cette propriété qui appartient à :M. Osborne 
Carman de Farm Point e t ituée à quelques centaines de verge des ou
vrages de Flynn sur le rang XV. 

s p 

Fm. 22.-Coupe d'un filon de mica recoupé par un dyke de granite, lot 2ï, rang X\ ' l , 
Canton de Hull , Québec. 

S, syénite rose grossière; P , dyke de pyroxénite, contenant du mira (m) et de 
l'apatite (p); , granite. 

Les trarnux po ur le mica ont été d 'abord commencés par le propriétaire 
en mm et. depui;:, ont été continués par accès. 

Il ne . 'est pas fait 'de travaux considérable~ . le~ ouHages con i ·· tent en 
quelque. puits ~an. profonclcnr sur de petits nid . cle mica dan. une pyroxé
nite Yerte normale. 
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Le mica e. t cle couleur très foncée, ressemblant à de la biotite type, est 
très fracturé et se fend mal. 

Les affleurements sur cette nnne lais~ent voir cles traits géologiques 
trè compliqués, granite, pyroxénite et dykes et filons cle serpentine recou
pant le gneiss encaissant et se recoupant les uns les autres dans diverses 
directions. 

FIG. 23. - Coupe schématique du g isement de mica, lot 2ï. nrng X \-J, 
Canton de Hull, Qu~bec. 

Gn, gneiss ; P, dyke de pyroxénitc contenant du mica en nids et Yeines ; , irruption 
de granite. 

Can/on JI a87t am. 

Rang III, Lot 17.-.:-\.ppartient à :JI. F. Biron de :Jfa~ham. T,a miM 
est trois mille~ à l"oue~t de \Yakefield et a été exploitée la première fois à 
bail, il y a une Yingtaine d'années . En 1907, )f. H. Fhnn y a fait trn
rnill1~r lrne clemi-clouzaine d'hommes clmant quelques mois: il ;1 "y a pas été 
fait d"antre traYail. 

10 
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Le mica est dans des joints de ce qui paraît être une zone éclatée de 
pyroxénite prè de son contact avec le gneiss foncé. La pyroxénite elle
même e t de couleur gri foncé et montre des traces bien nettes de diffé
renciation, contenant dans a mas e des " schlieren" de roche acide, principale
ment un feldspath brun gris, mélangé d'un peu de quartz, et quequefois 
de petits cristaux de titanite. 

/\ 

/\ 1-
., v 

/\ /\ 

F IG . 24. - Coup'e du g isement de mica, lot l ï , ra ni:r III. Canton 
~Iasham, Qu ébec. 

P, pyroxéni tc gri se gr oss ière ; ~r , mica ; f, mass ifs d ifférenciés de roche a cide corn· 
poséP principa lement de fe ld path gri 1\t re. 

On 1ùt pas con ~taté cle calcite ni clc phosphate d le mita e~t une e:>pèce 
mo_1·enne ambré tad1etée. La pyroxénitc paraît former un d_1·ke plat ayant 
une allure du non1-oue~t au sud-e~t et plongeant 2.3 ° au i-;m1-oue:'t et le mica 
c. t Rm le contact f1u toit. 

Il y a nn puit.~ . eulement qui a 50 pie<l cle longueur et 3.J cle profon
deur et a été foncé clepuis le fond d\ m ciel-011\'ert pratiqué clans le giRe
rnent ckpn is le côté norcl-eRt. 

"Fig-. 24 montre une c·oupe chlns le gisement et le mode c1"existence du 
mica . 
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Canton Denholm. 

Rang B, Lvts 18, 19.-Appartient ·à M. T. A. McLaurin d'Ottawa, qui 
ra exploité huit mois durant 1909 et en a tiré une petite quantité de mica 
d'un nid cle surface. 

Canton Aylwin. 

Rang III, Lot 7.-Appartient à M. H. Flynn. La mine a été exploitée 
clurant trois mois en 1906, puis, de nouveau en 1910, trois hommes seule
ment étant employés. 

Le mica est moyen, cle couleur ambrée et existe en cristaux d'assez 
bonne dimension mai très écrasés et tordus, pour cette raison une grande 
proportion du mica e t sans valeur. 

Le gisement qui est de la catégorie nid et fissure a été exploité au 
moyen d'un ciel-ouYert pratiqué sur une Yingtaine de pieds dan une petite 
arête et large de 30 pieds à son extrémité intérieure. 

Canton Hinch. 

Bang II, Lot 2:2.-Cette mine a été d'abord exploitée par ~DL Clemow 
et Powell d'Ottawa au dBbut de. quatre-Yingt-dix et, clans l'espa.ce cl'eiwi
ron trois moi s a donné près de 200 tonne:; de mica gros ier. L es proprié
taires actuels Ront ~OL \\". et R. Hastey él e \Yright, qui ont commencé le 
trarnil en 1899 et continué le:; trarnnx durant six mois. T, :-i mine a été 
inacti rn depuis 1900. 

Le mica qui est de couleur foncée et ROuYent de grall(1C clime11sion - il 
-a donné ·cies feuiller-: mesurant -! pieds par le tra\·ers - est sur un c-011tact 
entre nne pyroxénite très clure et compacte et un cale-aire eristalli11. 

Le mi ca a été suiYi le long du contad sur une (li:;tauce de 80 pieds au 
moyen d'un puits large de 10 pieds et profond cle 50. 

Le gi:;ement qui a une allure nord-est et sud-ouest ,.;e trouw à l'est cle 
la ririère Clatineau, ù. 3 mill es à peu près du Bmeau <le Poste cL-\ylwin. On 
iùt pa,.; remarqué clc phosphate, mais de grancls gîtes cle calc ite blanche ae
eornpagnent le miea. 

fürng 1 U , Lot 23 .-~\.ppartient ù }DL l'ritclianl et Sp;ll'h <1e l~aza
hazua. La mine csl i-ituée à l'e,.;t de la ririère (latinea u et a 7 milles à peu 
près cle K azabazua. Les atelier:-: con,;i,;ten t en quelques vu i t;; 1<an:; profon
deur exca1·és 1<ur le côté nord c1'u11e petite c·olline, le pnit:-; le plu:; profond 
a.rnnt une q11i11;:ai11e <le piecl><. l .e mÎlël qui c,;t rie c·oule11r hè,.; foncée et de 
taille moyl·1me 0xi><tc sur cle petile;; fi:-::-:ure,;, filon,; et joint>< dan,.; une pyro
xénite fo11c ·éc prè,; de ~Oil c·ontad <1\'e(· le rn\caire ('l'Îstalli11. rn pett clc 
plw:-:phak Hl·(·ornpagne le rnic·a, mai,: il y a lwaurnup de <-a ll' ite, ·à la fois 
~ur ks fî:-::-:1m•" l't dnns il' nrns,;if <le pyroxénite lui-même. De gra nd es quan
tités cl';1111philiole noire ><e :-:ont formél'" ll• long et ;\ côté clu contad qui a 
une nlltll'(' nonl-oue:-:t, ,;ncl-esl. I.e rnica c>st a~Sl' Z fracturé et enclin à faire 
du mica-ruban. 
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Le gisement a été d'aborcl exploité en 1906 par :JI. Emoncl ·du Lac 
Ste-:;\farie qui cependant a fait peu d'extraction. 

Les propriétaire actuel n'ont pas trnrnillé clepui la fin cle 1909. 
Rang IX, Lot 31.- .ette mine est à une huitaine cle mille. cle Kaza

bazua et à l'est cle la rivière Gatineau. Le propriétaire e t M. Emoncl clu 
lac 1Ste-Marie, qui a exécuté un peu cle travail en 1905; trois homme selÙC
ment étaient employés et quelques barils cle mica ont été sortis. 

Le mica est cle couleur trè claire, souvent presque blanc, mai générale
ment cl'une teinte brun-rougeâtre. Le feuilles sont bri ante et ne e cli
vent pa facilement, cle plu , elles sont souvent traver ée par de même 
lignes cle fracture dues à la pression qui endommagent encore a qualité. 

Il n'y a qu'un puits qui a été excavé le long d'un contact entre une 
pyroxénite cle coulem claire, presque blanche et un calcaire cristallu1 . La 

a 

p SE 
Frn. 25.-Plan du g isement de mica, lot 31, rang IV, Canton de Hincks. Qué. 

P. pyroxénite ; a, calcai re cristall in ; m, mica; c, contact. 

jonction est nettement marquée et le toit de pyroxénite e t tapissé de petits 
crü:taux cle pyroxène bien formé . . 

L ·allure clu gisement est non1-oue t, sud-e t et le contact peut être 
Rui l'i sur plusieurs pieds. 

Can ton Blake. 

Rang IY, Lot -J.3.-.\ ppartient à :JI. C. Teeples cle Wright. La mine 
e. t à 5 milles à peu près cle Point C'ornfort et à un mille du lac T'rente t 
lll1 mille. 

Le propriétaire a ('Ommenc:é clei:; traraux en décembre 1909 et a continué 
jfüqu'en mai 1910; une tom1r à l en près de mira gro~si il la main cl"exrel
lente qualité et cl"a;;sez bonne climension et rouleur a été extraite. Deux 
pn i ts ont été foncés de 13 pieds à peu près clans le gisement qui est clu 
genre nicl et fi;;;;;ure, le mira étant arec de la calcite rose. On a trom·é peu 
ou point de calcite. 

Rang Y, Lot 1, et Rang YTT, J,ots -J., 5.-C'ctte éternlue a été prospectée 
<lurant l"été 1910 par :JI. .T. H. :JirGee cle Cobalt et l"o11 doit a1·o ir tromé 
cle;:; indice. fayorablcR . rne couple de mois <l°omTHge a été faite surtout 
pour <1eR tranchées. 

Rang YU, Lot 2;3.-_\ ppartient ,) :JL }rntoi1tl' Serré rlc P oint Comfort. 
rn peu <l ' mit«1 a été ~orii cle cette mine il Y a une rlouzaine cl"années. De
JIU is il ne ;::"est pl us fait m1cun tra mil. 
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No. N ilflil OF MrN1!l 

1 Prospect 
2 Prospect 
3 Flynn 
4 O'Brien & Fowler 
5 Prospect 
6 Teeples 





z No. NA.NE OJil Mura 

0 l Chaibee 
2 Thayer 
8 Moore 

" 
4 Moore 
5 Synek & Labelle 

0 6 Prospect 
7 Father Guay 
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Rang IX, Lot 16.-Appartient maintenant à M:. Il. Flynn et autre
foi à M. C. Teeples de Wright. Ce dernier a commencé à faire un peu de 
pro pection arnc quelques hommes, il y a une couple d'années et a orti quel
que centaines de livres de mica. 

Le propriétaire actuel a employé en 1910 quelques hommes sur la mine 
et a recueilli une tonne à peu prè de mica gro. ier. 

Il y a un peu de phosphate et le dépôt est de la catégorie nid, le mica 
se trome aYec de la calcite blanche dans une pyroxénite moyennement colorée. 

Rang IX, Lot 22.-Cette mine appartenait autrefois à M. -Caron de 
P.oint Com:fort et a été prospectée par lui, il y a trois ans, puis Yendue à 
O'Brien et Fowler d'Ottawa. Ces derniers ont commencé à tra,·aillér; il y a 
deux ans et ont continué leurs travaux six mois. Durant le commencement 
cle 1910, quelque travail de prospection a été exécuté par les propriétaires 
RlU le terrain avoisinant les premiers ouvrages, mais sans résultat farnrable. 
La mine est ituée à la crête d'une arête élevée dominant le lac Trente-et
un milles et est à 2 milles de Point Com:fort. 

Le atelierR consistent en un certain nombre 1e tranchées ·an· profon
deur et un puifa principal long de 50 pieds, large de 10 et profond de 90 
foncé , ur un contact incliné entre une pyroxénite dure et compacte, forte
ment imprégnée cle pyrite et du calcaire cri stallin. 

Le clyke de pyroxénite Ya presque droit de l 'est à r ouest et plonge 80° 
au norcl, contrairement à l'allure générale de la pyroxénite dans ce district. 
A l'extrémité occidentale du puit le cheYet est :fortement tapÎRRé cle cri ~

taux de mica de dimension moyenne, mai tellement taché de fer qu ïl est 
inutilisable. 

Le toit est du calcaire cristallin ruétamorphil'é en C"aleite blanche i'Ur 

le contact et contenant des cristaux d'apatite Yerte, i;;ouYent de grande di
mension. Le mica contient aus.·i quelquefois des cristaux d'apatite. 

Le mica semble être trop taché par le fer pour arnir beaucoup de Ya
leur bien que Ra qualité puisse s'améliorer en dessous cle la zoue d'oxydation. 

On n'a jamais employé cle machines. clans la mine, et le seul Mtiment 
<:Ollsiste en petits hangars de façonnage et en une forge. 

Canton de S or/h field. 

Hang T 1 f, Lot :32.-_\.ppartient à M. Y. Clément, cle Clément R.- P. .\ u 
<lébut de 1910 on a sorti quelques C"entainc1< de liues cle mica ambré foncé . 
Quatre hommes seulement étaient employé:; et on ne trarnillait pa:; quarnl 
nouR H\'On~ \·isité le district. 

BanO' T, Lot 6.-Appartient à "JI. IT. Ellard rie " 'rig-ht B. P. La mine 
csl à l'oue1<t <le la ri\'ière Uatineau, à mi quart rle mille cn1·iron. 

Il y a un petit puits profoncl cl'unc Yin~tainc cle pil'lll', fcrn cé 1'lll' u11 
clépôt <le mi('a, Cil nid, ct en n1<,.:urc OC'rnpé par la rnkitc J'O,.:e clau" une pyro
:xénitc de wulcnr t·lairc. 

On peut \'Oir 1111 peu <le pho,.;phak rt le mien. e~t e11 pl'tit,; cristaux 
a·unc f'Oulcur illllbré fonc·é. Les 11ir1" rt h>~ \'Cines sont petit,; et la petite 

• 
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quantité cle mica recouvrée par tonnes cle roche empêcherait cl"exécuter des 
travaux considérables. 

Ran<Y B, Lots 12, 13 et Rang A, Lot 1.-Cette mine e t ituée sur une 
arête éle'ée à un mille à peu prè à rest de la rivière Gatineau et à trois 
milles au sucl-e t de Wright B. P. Les titres de propriété du terrain ont 
été mi en cliscussion, il y a quelque années et il en est résulté qu'une ligne 
cle concession a été tirée ub. équemment, divisru1t les ounage en deux par
tie . Le lot 1 du rang A a d'abord été exploité une dizaine d'année par 
une maison de Toronto qui a employé quelque. moi une douzaine d'hom
mes. M. Chabot d'Ottawa a en uite acquis la mii1e et continué les traYaux 
durant une année. Il ne s'est pas fait cle travail depuis 1908. La mine 
appartient maintenant à M. Ethier du Lac cles Tieux ~fontagne , Québec. 

a 

p 

... .': .. a,, 

FIG 26.-Plan du dépüt de mica, lot 13, rang B, Canton de Xortllfield, Qué. 

gn , gneiss; a, ca lcaire cristallin; P dyke de pyroxénite; rn, veines de mi ra. 

J,a moiti é e!'t ou lot 13, rnng B a été d'abord exploitée par le proprié
taire actuel :Jf. Ri c·hard ::\Ioore de Wright B. P., en 190 , durant quelque 
moit:: a\·ec i< ix homme!'. Il ne s·est pas fait d 'autres traYaux depuis 190 . 

Le rno(le a·exi~tcn e du mi ca est a. Rez vague autant qu'on a pu s'en 
R~;::urer, nn clyke de pyroxénite a:rnnt une allure e. t-one!'t, rroi;::e la jonction 
Ll u gneii<s à biotite et clu calcaire cristallin et presque perpendiculairement 
il la ligne clc contact. 

Des füRureR 1 Rrnllèles ::c ont développées dan la pyroxénite et sur ces 
fü;::mcs se sont cléposés tle gro. gîte,; de ra lei te blanche. De grandes qnan-
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tité de phosphate ont avec la calcite et des cri taux de mi ca som ent de 
grande taille tapi. ent le8 épontes des fissures . 

Le rnaRsif cle la calcite contient au contraire peu cle mica. Les fi sures 
dont trois ont été travaillées ont une largeur moyenne de 12 pied et sont 
e pacées de 15 à 20 pied . 

Le mi ca est assez fragile et enclin à se fendre au mica ruban. Par 
suite de r exi tence de beaucoup <l e pyrite clans les filons, le. cristaux sont 
souvent très tachés et, de plus, ils contiennent fréquemment cles inclusions 
cl'apatite et de pyrite qui gâtent encore leur qualité. 

Les filons ont été exploité en gradins et le puits le plus au norcl est 
le plus grand, il mesure 80 pieds de profondeur, 12 cle largeur et plu de 
80 de longueur. 

Les éponte · de filons plongent 82° au sud et ont en beaucoup d'en
droits revêtu de cri taux rouilleux de mica. 

Le fi sure parai sent contenir du mica surtout là où le clyke de pyro
xénite est clan du gneiss; peu de trarnil s'étant fait sur la jonction avec le 
calcaire. T_,es deux puits au sud ont -±2 pieds de longueur, 12 pieds cle lar- ' 
geur et 25 pieds .à peu près de profondeur. 

On ne se sert pas de machineries daus les mines et il n 'y a pas cle bâti
ments. Le leYage se fait au moyen cl'un grand treuil à Yergue actionné 
par un manège à cheval. 

Rang B, Lot 19.-Appartient au Dr .Synek de Gracefield et à :'.\L La
belle de Hull. 

Cette mine qui produit un rn ica ambré clair de taille moyenne a été 
exploitée pour la première fois en 1898 par les propriétaire qui ont employé 
une douzaine cl 'hommes sur la mine. Les opérations ont été continuée 
par intermittence jusqu'en 1905 et depuis, la mine e;:;t inactive. l Tnc dou
zaine cle tonnes de mi ca ont été extraites cl epuis cette périocle. 

Le gisei11ent eFt ~ur un c-ontact e11tre cle la p~Toxénite et du calcaire 
cristallin. 

( 'anion 11'-righl. 

Hang _\ , Lot G.-.\ ppelé )fine C'haibee, ~ituée ù 3 milles au ~ull -e~t 
de \\' right B. P. Cette mine a été cl'abor<l exploitée au tlébnt des quatre
vingt-clix par la Lac Cira.rel Mi ca { 'ornpany qui a fait beaucoup de trarnil. 
Eille a été efüuite achetée par la \Y eh~ter Company cl "Ottawa qui n'a pas 
fait beaucoup tl"exploitation mai R a ren]1(lu à la Gencral Rlectric ·Company 
de ~rhenedacl)· q11i a commencé le:-; trarnux e11 1902 et a traYaillé co nstam
ment <huant une année. 

La mine n, été inactiH' <lepui,.; 1903. T,es omTagcs co11~istcnt en un 
puits principal profond rle ~:; pi ecls au foJl(l cluquel une galerie a été pra
tiquée sur une cli:-;tance cle 80 pierls le long clu colltact d'un clyke cle p~Toxé
nite et cle gne iss em• ai:-;~ant. 11 ~- a beaucoup l'autre,; puit,.; cle surface sur 
la mine et lcR rlern iN~ exploitanb ont fait heauc011p cle trarail cle prospec
tion. ·Sept trous <le perforatric·e <l iamantée on l été foncés clans le Yoisinagc 
<ln ]mirs pri11c·ipal allant l ' ll profo11cle11r rle -10 à 120 p i erl~, mais on n·a pa,; 
trouré cle grand~ gîtes rlc mica. 
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Le gisement est clu genre contact. Un grand ama cle calcite ro e con
tenant un peu de phosphate et un mica de couleur foncée s'e t déposé le 
lon()" de la ligne de contact entre la pyroxénite et le gnei s et de fi sure 
adjacente au contact principal, parallèles et perpendiclùaires à ce contact 
ont été comblée de la même façon. La roche encaissante, clan le Yoi inage 
du contact présente la structure et le caractère d'un granite gneis rose. La 
pyroxénite a une allure presque droit norc1-sud et e t c1e couleur foncée, un 
peu en nic1s, contenant dans son ma sif beaucoup de calcite cli séminée dan 
de petites géode tapi sées de cristaux de pyroxénite. Il y a aussi beaucoup 
c1e feldspath gris qui généralement a été trè capolitisé. 

La mine était autrefoi bien munie c1e bâtiments comprenant une cham
bre de machine, maison de pension et hangar à mica, générateurs, machine 
d'extraction, perforatrices, etc. Toutes les machines ont été enleYées et les 
bâtiments sont maintenant en ruines. 

Rang D, Lot 15.-Appelé mine c1u Père Gay, située à 6 milles au nord
est de Gracefielc1, sur l 'embranchement de Manivmki c1u Chemin cle fer Ca
nadien c1u Pacifique et prè cle Clément B. P . 
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Frc:. 27.-Conpe d'un filon de mica il la mine dn R. Père Guay. lot 15, rang D, 
Canton Wright, Qué 

P, p,vroxénitc ; m, mica ; c, calcite rose ; p, n.patite. 

Cette mine qui a été omerte pour la première fois par le HcY. Père 
(;uay cle Grac·cfichl a été cmuitc louée à 1111 s~·ndic:at amérirnin qui l'a ex
ploitée ;:ans interruption clurant ltne aunée et demie et en a sorti de grandes 
quantités cle mi ca . La mine a été en"uite inadil'e clurant huit années, après 
a1·oir été louée Cll rno, à Labelle et BoiSl'C'rt cle Hull qui ont continué les 
t.rarnnx 1lurnnt Jleuf moii:: en1·iro 11 . ])epui,; que res clernieri-; ont cc. sé l'ex
ploitation la mi ne c:-;t i1rndi 1·e. 

T.cs tranrnx ,;ont eom;iclérabk•>< et c·ompren11e11t en plu" clu puit::; prin
c·ipal beauc·oup de petih: puit,.: el tranl'héef' rrewés i::nr cles Ycines parallèle 
cle rnil'<l. T.a plu;; forte excarntion c~t 1111 puit" à «iel-ou1·ert qui a 200 
pied" •nl'iron <k longuem et -;-.j pied,; à ,.:;1 plu>' grancle largem, pni~ se ré-
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trécit à une dizaine de pieds à son extrémité orientale ou externe, une tran
chée ayant été taillée en cet endroit pour enleYer l'eau qui s'est accumulée 
dans les trarnux. Le puits a de cette façon clans le plan, la forme un peu 
cl\me bouteille; ses mur sont Yerticaux, auf pour les 15 dernier :< pieds en 
de. cendant où une pente inclinée clou ce a été pratiquée Yers le nord. 

La mine est nnuùe de plusieurs bâtiment y compris m1e chambre de 
générateurs, hangars à mica, etc. Il y a aussi plu. ieurs grues à Yergues 
et un court tramway pour culbuter les débris sur les haldes. 

La perforation se fait à la Yapeur et l'extraction au moyen d'un petit 
enO'in .à vapeur qui actionne une grue; un générateur de 30 C. Y . et toute 
le· machines nécesRaires à l 'exploitation existent sur la mine. l e mica est 
ambré de bonne qualité, de dirnen ion et de cotù eur moyenne. De grande 
quantités de phosphate cl e haute teneur et de calcite brunâtre accompagnent 
le mica allant du nord-ouest au sucl-est et plongeant légèrement au sud-ouest 
dans un encaissement de gneiss à biotite gri s et de calcaire cri stallin. 

Le mica est à la fois en nid et sur des fi ssure ou filets clans la zone 
de contact. 

La pyroxé1ùte est bordée, près de son contact aYec le calcai re, cle grands 
gîtes d 'amphibole noii;e qui est, dans quelques cas fortement pyritifère. Des 
filons de pyrite ayant quelquefois jusqu'à -±" de largeur t raYersent occasion
nellement le dépôt. On n 'a pas pu s'assurer de la largeur clu clyke de pyro
xénite, mais on peut trouYer des indices cle mi ca sur une grande étendue 
dans le Yoisinage de la mine. 

Lot 16.-Cette mine aYoisine la mine clu R. P. Gua~' et appartient à 
l\I. L' Eeuyer cle Clément B. P. Le propriétaire actuel a commencé pour la 
première foi,; à extraire le mica, il ~' a une Yingtaine d'ann ées aYeC deux 
hommes et depui s lors, la mine a été exploi tée à bail par di 1·erscs per,.;onnes. 
Le der11icr trarnil fait a été exécuté eu 1910 par 1\'L H. Flynn . 

Il y a plusieurn puits exca 1·és clans des nid ~ sur une pyroxé11ite de cou
lenr mo~·em1 e qu i forme un petit monti cule prè,.; de la ri1·ière Gatineau et 
fait partie du même clyke que la mine du Re1". P. Guay. 

Le trarnil principal s'e;;t exécuté du côté est du rnonti ·ule oü le Yersant 
n été dépouillé sur une tre11ta ine de pied,; et entaillé en arrière Lle 23 pietl~ . 

La face montrait des filets et deR Hids irréguli ers contenan t beaucoup cl e 
calc ite rose et c·e::: cri f; taux de mica <1e couleur foncée et de taille moyenne. 
Tl y a aussi mi peu cle phosphate Yert. Du côté ouest du mont icule la pyro
xén ite ef't en C'O lllèl ct aYec le eaka ire crif'ta llin et cle gTanc1~ c·ri staux cle 
pyroxène se sont formés le long clu con tact a:::~ociés à tlu' mi ca et clc la eal
l'i te ro. e. 

Hai1g \ -, Lot l 2.-Appartient il :7\L Hi c·hartl )foore <le lrright R P., 
et situé à 11 mille cle cet endroit et près du grand chemin de la Cati11eau. 

T.es ateli ers co nsi,.;tcnt en une tlcmi-cl ouzaine clc puit,; de surfal·c <lont 
le plus profond a 23 pieds et est sur un petit monti<"nle clc pyroxénite gros
~it'.•rement c:ri stallin e normale. Le clyke de pyroxénitc a mie allure nonl
<nwst, sud-est Pt recoupe une roche enca i:::sante de !! l ll' i :"~ ,\ h iotite, cons i<l érn
hlernent tr;wer~é de filons de granite clc ùi1·erscs la,rgcur~ qui clépa~seat rare-
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ment une couple de pieds. L'allure générale du filon est indiquée clan la 
Fig. 28. 

w E 

Fm. 28.-Plan montrant le recoupage du gneiss par des dykes grossiers d'aplite, 
lot 12, rang V, Canton de Wright, Qué. 

gn, gneiss ; g, aplite. 

Il y a beaucoup de calcite blanche et rose et un peu de phosphate dans 
de petits nids et fissures de la pyroxénite. Le mica est sur ces fi sures, il 
e>'-t cle petite dimension et de couleur ambrée moyenne, assez ouvent bri. é. 

Le premier tranil fait sur la mine par le propriétaire et le traYaux 
ont été continués par intervalles jusqu'en 1904 et, depuis lors, la mine est 
restée inacti\·e. 

11 ne s'est pas fait cle traYail considérable et la. Yaleur c1u rnica produit 
ne clépasse l as $5,000. 

Rang YJ, Lot 5.-Appartient à M . Allan Thayer de Wright B. P. Le 
propriétaire a traYaillé sur cette mine, par intermittence clepuiR 1905, le 
dernier trarnil aYant été exécuté en mai 1910. En 1901 la mine a été louée 
à :.\I. Chabot ll'<)tta\\'a, pour une courte période. Il ne ::;'est pas fait de tra
Yail considérable et il y a Reulernent <lenx: puib étroit sur la mine, des
cendu~ <'t 15 pieds ù peu près et foncé." sur un C'ontact irrégulier entre la 
pyroxénite d le eakaire ni::;taUin . J1.allure du gi~ement est nord-est, sucl
oue~t (mir Fig. 29) . 
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Le calcaire est fortement métamorphisé sur le contact et des quantités 
considérables de calcite s'y ont formée. . Le mica est de deux couleurs, 
l\m ambré foncé et l'autre d'une teinte rougeâtre clair, celui qui est de cou
leur claire existe dans ou prè du calcaire, tandi que l'espèce plus foncée 
se rencontre avoisinant la pyroxénite. 
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FIG. 29.-Plan du dépôt de mica, lot 5, rang VI, Canton de Wright, Qué. 

P, pyroxénite ; a, calcaire cristallin ; c, contact ; m, mica foncé ; m mica clair. 

Le mica clair est en cristaux de bonne dimension mai s il est souYent 
très fracturé et "phm1e ' par suite probablement de la pre. si on qui provient 
du métamorphisme du calcaire. 

La pyroxénite est de couleur très foncée et sa structure est grossière
ment cri stalline. 

Il n'y a pas de phosphate aYec le mica. 

Can ton Carneron. 

Rang JI, Lot 10.- Apparti ent à ~1. ·w. Clelancl de Bou chctte. T.a mine 
est 3 rn illes au sud-est de Bouc·hette et auprès du lac Cameron. Le tra 1·ail 
a commencé en juin 1912 aYcc trois hommes et le propriétai rc et quam1 
nou l 'a rnn Yisitéc en juillet on en avait sorti à peu près une tonne de mi ca 
gro. f\ier. Le mica e,;t en Yeinc,; étroites parallèles a:rnnt 1mc allure (ln nonl
oue. t au f\Ud -est et un plongement cle 80° au sud-ouest. ( 'e~ filon~ affleurent 
à intcnalles, le long d\rnc arête baRRc, prèR clu contae:t (l' un tlykc t1c pyro
xénitc a1·ec le calcai re cr i;;tallin. 

La roche est fortement i111prég 11 <'.•c (le p_Hitc~ et le rni c-a tlc la Rmfae;e 
est par conséquent très taché et cle pa uue qualité, bien que, clim~ la roche 
fraîche les cristaux parai,;scnt être cle bonne catégori e. 
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La couleur cles feuillets e t un ambré clair et le cristaux sont enclins 

Frn. 30.-Coupe d'un filon de mica:, lot 10, rang II, Canton de Cameron, Qu~. 

P, pyroxéuite ; f, feldspath ; m, mi ca aYec dP la calt'ite et ue l'apatitc, p ; a, faille. 

On a exploité un . enlement des filons c1e mica. rn ciel-om·ert large cle 
10 pied a été pratiqué de 1.5 pieds clans le côté e. t cle l'arête et lais e voir 
clu bon miea. J.a mine clen·ait rémunérer cles frais cle clheloppernent plus 
considérables . 

Lot 13.-.\.pparticllt à :i\I. Lacroix cle Bouchette. La mine est ._ituée à 
2 milles à peu près cle Bouehetle et à l'est cle la riYière Gatineau . 

On a commeneé à trarniller ;::ur cette mine à la fin cle 1909 et le, i.ra
rnux ont été continués clepui~, par intermittence. La mine était inac:tiYe 
qnancl elle a été Yi~itée . Les principaux atelier. consistent en deux puit 
foncé::: ;::ur 1111 rnntaet entre un cl)"ke cle pyroxénite et le calcaire cristallin . 
T,e calcaire sur le contact e,.:t trè;: fortement métamorphose et contient cle 
hons cri~hrnx <l·une as,.:cz bonne qualité de mica ambré. Le puits principal 
a :!O pied~ ù peu près cle profondeur. 

On n·a employé a11c·mH' machine :::ur la mine et le traYail est entraYé 
par l'eau qui. en L1h,.:r 11 C'e de pompe, ca nsc beaucoup d'ennuis. 
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Le dépôt paraH promettre et il sernit peut-être arn11tageux de l'exploiter 
Rur une plus grancle échelle. 

Lot 1-±.-:\.ppelé mine Marguerite et appartient à 111. H . Plynn. Beau
coup de traYail y a été fait et 8 hommes travaillaient à la mine quand nous 
l'aYons visitée. 

1: n grand ciel-ouvert a été pratiqué jusqu'à une profondeur de 70 pieds 
ur le Yersant est d'une haute montagne. L 'arête est évidemment le corps 

principal cl'un dyke de pyroxénite ayant une allure du nord au sud et le 
mica est en une Yeine irrégulière allaut approximativement de l'est .à l'ouest. 

Un long puits a cl'aborcl été excavé le long du versant cle la colline puis 
une galerie large d'une douzaine cle pieds a été menée clan la direction de 
l'ouest ou perpendiculairemnt à l 'allure du clyke. 

La roche est lUle pyroxénite trè dure et compacte, de couleur gris clair, 
et contient quelque nids ou géode . Le mica, bien que suivant de Yeines 
irréguli ères est plus ou moins généralement di tribué clan:; le massif de la 
roche, les cristaux étant enclavés dans la pyroxénite, il y a un peu de calcite 
blanche. Les feuille ont d'assez bonne dimension et de couleur a~sez claire. 

Il y a très peu cle phosphate. 

On n'emploie pas de machines, le forage se fait à la main et l'extraction 
au moyen cl 'une grue clu modèle ordinaire action11ée par un manège à chernl. 

Le forage est lent, en raison de la nature cle la roche et la pTOportion 
du mica à la roche à extraire est faible, le traYail n'est clone paR profitable 
et l'exploitant compte cesser ses traYaüx à courte frbéancc. 

La mine a été exploitée pour la première fois en 1908 par ::\1. Clelancl 
üe buucl~ette, qui y a travaillé deux mois et en a sorti un peu cle mica. En 
1908. elle a passé aux mains du propriétaire actuel qui l'a constamment ex
ploitée depuis. 

Canton Egem. 

Rang II, l,ot 28.-Cette mine appartient à :M:. H. Joani~ de Yiani,raki, 
qui a c-ornme11cé à l'exploiter en Hl07, durant quelques mois aYcc huit hom
mefl'. Le tra,·ail a été continué trois mois en J9lü, et alors le mica a été 
<'onsidéré comme épui, é et l'on n·a pas l'intention de reprendre les travaux. 
Le dépôt a été exploité au moyen crun. puits à c:iel-omcrt jn~qn'à une pro
fondeur de -±0 pieds à peu prè le long clu contact cle la pyroxénite aYec le 
gnei~:.; griR. Le mic·a est ambré clair et on a tiré cles fouilles <le bonne di
mension. Il y a trè:; peu de phosphate. La mine eRt ,.;ituée à .5 milles an 
nord cle Maniwaki, prè:; cle la grande route cle Bois Franc. 

cmcTÉ DE roxn _1.c. 

Canton :lllcyn . 

Hang 1, Lot 12.-A été exploité durant troi,.; moi,.; en 1895 et on a tiré 
nn pen de mi ·a. J?inalemcnt le:; embarras cau~é,.; par l'eau ont mis uu 
terme aux trarcr;;. T,c mica e~t arnhré iorn·é de qualité moyenne. 
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Rang II, Lot 3.-Appartient à ~L S. Anderson de Danford. La mine 
est située sur une petite colline, à un demi-mi.ile le Danforcl Corner et aYoi

.sine la mine Moore et Mark . L'exi tence est en tous points semblable à ]a 
dernière citée. Le propriétaire a commencé l 'exploitation en 1907 avec trois 
hommes et a continué durant une partie de 1908, ortant, en tout, 700 livres 
cle mica dégrossi au pouce. Il n'y a sur la propriété qu'un puit , lnofond 
d_e 20 pieds et long de 30. J./affleurement a lai sé voir de bonne inclica
tions cle mica en nids et clans de veines irrégulière de pyrnxénite et cette 
mine et la Yoisine, quoique donnant clu mica foncé parai sent mériter d'être 
r edéYeloppées. 

Lot 24.-Appartient à M. R. Moore cle Wright, B. P., et ~f. T. Marks 
cle Kazabazua. 

Le gi ement a cl'aborcl été exploité en 1898 par le propriétaires et le 
travail a été continué avec persi tance durant trois années avec un personnel 
moyen cle huit hommes. 

La mine a été louée en 1905 à la Laurentide Mica Mining Cornpru1y 
qui l'a exploitée durant troi mois. Depuis lors, la mine a été inactive. 

Le mica est ambré assez foncé avec un bon clivage et surtout remarqua
ble par la climen ion des feuilles obtenues. n cristal extrait mesurait 3±" X 

48" par le tra1·er cle se plaques et pesait plus de 3,000 li nes. r Il dyke de 
pyroxénite de plu cle 300 pieds de largeur constaté recoupe une roche en
caissante cle gneiss à biotite foncé. Le clyke se conforme à l'allure générale 
et au plongement clu gneiss, qui a une direction du nord-ouest au ._ud-est 
et plonge presque Yerticalement. Il y a un peu de phosphate et de mica 
suit des joints et des veines irrégulière clans la pyroxé11ite. Le dépôt peut 
donc être clas ·é clans la catégorie des dépôts de nids et de fis ures. 

Du clyke rayonnent des éperons clans le gneiss voisin et on hoUYe quel
quefois des mines de mica qui suivent ce· apophyses. Le. traYaux ont con
Ridérables et comprennent de nombreux puits de surface et une grande ex
carntion à fouest de la mine atteint une profondeur de 93 pieds. Du fond 
du puits ulle galerie a été prolongée de 40 pieds au sud-est sui Yant une 
grande Yeine d'excellent mica . On dit que le · puit..;; lai>:. ent voir encore de 
bonnes indication de mica en profondeur et le trarnil a été arrêté en raiRon 
seulement du bas prix cl n mica . 

Lot 10.-La mine est située à un mille à peu près cle Damforcl Corner 
et appartient à :JL J. Ellarcl de \Yright. 

Le propr iéta ire a. commencé à travailler en 1898 a.Yec Yingt hommes et 
durant quatre années a traYaillé chaque été. Il ne s·cst pas fait de tral'ail 
depuis 1!)02. Em·iron 200 tonne' de mica brut ont été sm· ties et sont em
mag-a~i nées sur ]a, mine. en attendant une amélioration <les conditions du 
man:hé. 

La mi ne a été pro"pcctée à fond au mo~·en de nombreux puits de sur
face et de trauc-hécs. 

Les traYaux prineipaux eon.·i:;tent en un grand puits. profond de 0 
pieds par 100 pie<h de longueur et :30 pieds de largeur ext·aYé le long de la 
paroi nord d\me petite arête. Le dépôt qni c,:t crun type incertain mais 
~crnble être <le la t atégori (' <le nid et fi;:~ure po~;;ède llll(' allure ile rest à 
roue,;( OU C01T('Sj)Olldant à ]a direetion de farêtp et plonge ()5° au sud clam 
la colline. 
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Le mica est en une zone fracturée dan une pyroxénite verte foncée qui 
contient beaucoup cle petits nids et :fissures renfermant beaucoup de calcite 
rose (voir Fig. 31). 

" '\ 

" .... 
v 

'\ 
\, V " " '\ '\ 

" ' v \.. 
v 

N p s 

Fw. 31.-Coupe des dépôts de mi ca à la miue E!lard, lot 10, rang 11 , canton Alley n, Qué 

P, pyroxénitc ; m, veines irrégulières et nids de mica. 

Il y a dans la zone de mica <le la pyrite, en cri staux souvellt bien cléYe
loppés de tenue cubique octaédrique. 

On dit qu'i l y a enrnre <le grancleR ré~enes cle mic·a Yis ibl es en profon
deur et qu·a\·ec une rep ri~e cln rnarehé les fraYaux rcC'omme11cero11t. 

Rang IH, Lot .+.-Appartient à :JI. J ame,; Jam ieson c1e Danfonl. Il 
~· a un mi ca petit et a~~ez foncé en nicl~ et Ycin e:; étroite,; acc·ompagné de 
cakite lJla.nche dan~ une pyroxénite foncée et compade. 

L<.• gisemen t est petit et a été exploité en ou\Tant en carrière le Ycrsant 
occicle11tnl d\rne petite falaise sur une di~brnce d'une quarantaine de piecl~ 

et jn~qu'à une profondeur cle 15 pieck La mine a été louée par :JI. Kilt 
cl'Othnni m l !Jüî' et clix 110mmes ont été employés quelque tcrnp~ . :Jiais 011 

a hom·é que le miea e~t de paunc qualité . trè~ tordu et enclin à hi lruc
ture en ruban. Les trarnux ont été Yite arrêté" et n'ont pas été repris 
depuis . 
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FIG 32.-Coupe du dépôt de mica, lot 4, rang lII, Canton .A11eyn, Qué. 

P , pyroxénite ; m, veines de mica contenant de la calcite rose et du phosphate. 

Canton Cawood. 

RaJ1g YI, Lot 3.-Mine Priestly. Cette mine est à peu de distance en 
descendant la rivière Kazabazua. à partir cle la mine Brock et Pritchard. 

Fm. 33.-Plan dt> g isements de mica de la mine Pri estly, lot 13, rang VI, Canton de 
Cawoocl. Québec. 

gn, gnei~s P dykt' <Il' pyroxénite conkna nt du mica, m, et de ln calcite en accunrn· 
lutions en nids ; g dykc•s de granite. 



No. NA~!E OF Mnrn 

1 Brock & Pritchard 
2 Stephens 
3 Priestly 
4 Heeney 
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Le conditions géologique sont les mêmes aux deux endroits, le mica 
est beaucoup de la même qualité et de la même couleur et un peu plus en 
nids, on le tromc au ·si dans cle. joints . ur la pyroxénite ainsi que tapissant 
le mur de contact. 

Le dépôt a été d'abord exploité par MM. Pritchard et Brock aux alen
tours de 1900. Il s'e>'t fait quelques semaine de travail seulement et plu
sieur. puits f:ans profondeur ont été excaYé , aucun ne dépassant 15 pieds 
en profondeur, e1wiron de mica dégrof:si ou constitué, paraît-il toute la pro
duction de la mine. 

Lot H.-. itué de l'autre côté de la rivière, en face de la mine Priestly 
et appartient à M. Axesteen d'Ottawa qui a récemment acquis la mine de 
M. Heeney du lac Damford. 

Le gisement a été d'abord exploité en 1900 durant quelques semaines 
par MM. Powell et McVeity d'Ottaaw qui ont employé quatre hommes. 

Le mica existe de la même manière qu'à la mine Priestly et a été ex
trait au moyen d'un petit puits de surface profond de 12 pieds. 

La mine n'a pas été e:1.-ploitée depuis 1900. 

Lot 18.-La mine a été exploitée d'abord en 1898 par MM. Brock et 
Pritchard qui ont continué les travaux par intervalle durant trois arn;, em
ployant lnùt hommef:. Les dernier. ounages datent de 190G. ]_a mine est 
située à 6 milles de Danford Corners et sur la berge de droite cle la ri ri ère 
Kazabazua. 

La roche cncaissante est un gneiss à biotite foncé traversé par de nom
breu es bandes granitiques roses étroites qui ont tra Yeri-é en concordance 
avec l'allure du gneiss. Les dernières rnnt du nord-ouest au sud-e~t et 
plongent verticalement. 

Le dykes de pyroxénite recoupent le gneiss à un angle approximatiÎ 
de 45 °, leur allure étant pre,:que droit cle l'est à l'ouest . 

Le mica e. t de couleur foncée et de qualité moyenne et se trorn·e clans 
de amas de calcite ro. e sur un contact cle pyroxénite et <le gneiss. Le gîte 
de calcite me>:ure une douzaine de p ied.- de laro·cur et a été exploité an moyen 
d'une tranc-hée à ciel-om·ert profonde de 35 pieds à son extrémité interne 
et poul'sée de 25 pied:; dans le côté nord-ouest d 'un e petite arête. 

Il n'!. a pas d'existence de phosphate et le mica est en agrégats en 
forme cle Il ids et cn cri. ·taux incfo·icluels encastrés dans la calcite. La mine 
est d\rne approc-he difficile et le mica. Cl't charrié par la ronte à Kazabazua 
qui est à 1-1: milles. 

T,ot -±:3.-Appartient à JL 'l'. Stcphcns du lac Otter. La mine a été 
exploitée par di,·er. es personnes au cours cles huit dernières années et le 
popl'iét.airc y a ha,·aillé par intermitte11ce aYcc mie demi-douzaine d'hom
me>;. 11 !' a plmiem;: pnits llc surface. le plu. profond étant de~ccndu à ::rn 
pied;; et le üépôt a donné plusieurs tonnes cle mica ambré jaunâtre clair, 
de climen . ion moyenne. 

11 
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Canton Hitdclersfield. 

R,ang IY, Lots 20, 22, et Rang V, Lot 22.-Ce lots appartiem1ent à la 
Calumet Mica Company de Bry. on et ont été exploités durant plusieurs mois 
en 1906 et 1907 avec un personnel moyen de huit hommes. 

On n'a jamais employé de machines sur la mine. Le. ateliers com
prennent quelque excavations de surface, le puits le plu. grand ayant une 
vingtaine de pieds de profondeur. Ces puits ont été ouverts ur un dépôt 
cle nid et fi sure de mica dans m1e pyroxénite vert gri à grain m0Je11, les 
veines ayant une allure .i:J. 15° E . 

Les murs de nids et filets sont tapissé de cristaux bien foTrnés de pyro
xène et il y a avec le mica comme matière :filoneuse de la calcite bnme 
gro ièrement cristalline. 

Le pho phate est relati,'ement ab ent. "Gn trait extraordinaire de l'e:ri -·
tence est la ftuorite violette que l'on trouve, en amas de bonne dimen ~ion, en
ca. trée clans la calcite. L"orthite est 1111 autre minéral non usité qui exi te 
ici cle la même manière et le · cristaux de pyroxène sont remarquables pour 
leur fraîcheur ayant une colÙeur vert foncé et possédant beaucoup de lu tre. 
11 y a aussi de la scapolite en quantité con iclérable, la roche ayant souvent 
la composition d'une pyroxénite capolite. La mine est située à 30 milles 
ile la Station de Campbell' Bay sur l'embranchement de \\ altham du che
min de fer canadien de Pacifique où le mica est charrié après avoir été dé
grossi sur la mine. Une zone de pyroxénite traYerse le gneiss rougeâtre de 
cette région et on peut trou-rnr de indication de mi ca sur quelque di. tance 
le long de son cours, les propriétaire · adjacents ayant localisé beaucoup d'af
fleurements. 

Le clyke de pyroxénite a une allure de 5. E. et S. O. et forme une 
arête haute de 150 pieds tra,-erséc par des :fisslÎres ayant une direction à peu 
près semblable, mais qui souYent bifurque dans toute;; les directions. 

Le mica eRt bien eri;::talli;::é et som-ent de grande dimension, masi pos
sècle un aspect particlùier tacheté ou bigarré et F<e fend a._sez mal, beaucoup 
clc mica extrait dernnt être laissé de côté pour cette rnison. 

La construction d'un chemin miniC'r tlepuis Fort Coulonge à 12 milles 
clc là, raccomc·irait beaucoup le charriage et les propriétaires ont l'intention 
de rexécuter si le>< tranrnx reprennent. 

Rang JY, Lot 25.-Appartient à :JI. _\. G. Farrell du lac Otter et a été 
d'abord exploité, il y a cinq ans durant quelque" moi;. aYec troi;;: hommeF. 
Il ne s'est fait que clu traYail de surface, le puib; le plus profond ayant at
teint 10 piedii, puis on n"a plus eontinué. 

Le mica et le molle d'existen ce ressemblent à tons les point>< cle Yuc à la 
Jnine Yoisine üe Calumet Company. 

('anion Lilch/ield. 

fürng 1.\. l.ot 20 .-.\ ppartiL•nt ,1 :JL\I. fünrli11g Bro:::., de Thornby, qui 
ont trarnillé ln mine pour lfl première foi,; en 1903 durant quelques .se
maine:> nrl•t· quatre homme>< . Il 11e ;:"y e><t pins fait d'autres traYaux. 
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T~c gisement peut être sui'i au moyen cle petits affleurements, sur plus 
cl'un mille et plusieur petite excavations ont été pratiquée sur de petits 
nids et :fissures. 

Le puit principal a 25 pieds cle profondeur. Il a été excaYé sur un 
nicl ou cheminée c1e mica foncé cle petite dimension et assez cassant, accom
pagné c1e petite quantités de phosphate brun dans une matrice cle calcite 
ro e. L'allure du c1yke est N . O. et S. E., et il est traversé par de :fi ssures 
dont la direction générale est E. et O. le long c1e quelle il y a c1e petits 
dépôts de mica. 

De filons po térieurs de granite ayant une allure :;:\", E. et S. O. recou
pent le clylke en traver. et on trouve cle petits nicls de rnolybdénite sur les 
contacts. Jl y a c1e la scapolite en quelque quantité. La roche a générale
ment le caractère d'un mica-pyroxénite grossier. On ne s'est jamais seni 
tle machine. clan la mine qui a donné jusqu'à présent trois tonnes à peu 
prè. cle mi ca brut cassé. 

Canton Thorn e. 

Rang III, Lot 51 .-Appartient au ReY. P. F erreri de Otter L ake, qui 
le premier a exploité la mine, il y a une dizaine d'années durant un été 
employant une moyenne cle 10 hommes. Il ne s'y est jamais fait d'autres 
travaux. Les ateliers consistent en un ciel-ouvert pou sé à 30 pieds dans 
le flan c d'une haute arête et ayant 25 piecls de profondeur à son extrémité 
interne, tandi s qu\m petit puits de surface a été foncé quelqne. pieds plus 
bas en descendant la colline. 

La roche est une pyroxénite vert gris foncé à grand moyen et aR. ez 
tendre, contenant . ou vent beaucoup de scapolite éparRe clans le mass if ou 
en forme de petit. cri staux clans des caYi.tés c1e géodes. 

Le clyke a un aspect rubanné et son allure est X. 5° E., il est coiffé 
au-cleRsus clu puit" principal par un granite bnm à grain fin. 

T1c mi ca est ambré foncé et se renco ntre aYec un peu cle phosphate 
rouge en petits criRtaux Rur des filons irréguliers (schlieren), la matière filo
neu. e étant une calcite rose gros ière. 

Le mica est :fréquemment décomposé en un minéral jaunâtre re:-:Rern
blant an talc qui abonde clans les joints de îrac-tme postérieurs clans le 
ma;:sif du clykc. Il ~· a sur la mine llll petit camp. 

Canton ·sarll1 Onslow. 

Tiang- \ TL l .ot 17 X. i.-Cettc mine a été exploitée par i11 knuitte11 l·e. 
il y a dix ans, durant 1111e couple ü " a11née~ par nn :ynlli cat cL\.ylmer, et 
exéc-uté par }L C'hibhoek d 'Ottawa durant quelqneR moi. en IDOG . Cn lrnib 
long cle tn pied,; et large cle 10 piedR a Yee ;30 piecls de profonclem a été ex
ca,·é ,;ur un contad entre un dyke cle ]l~Toxénitc cle l·ouleur moyenne et de 
la granite gnei,;,; e 11 c·a i :-:~a 11 t l'allure clu clépôt étant E. 2.ï X. et le plongement 
G:3 S. E. ].a matière de eolltac-t e~t de la ta lc· ite ro~e ou jamüHre dans la
quelle il y a un mic11 foncé, venlr1tre et as~ez brisé. 
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Il y a le long du toit de petits nids tapissé de cristaux de pyroxénite 
bien formés. La mine e t située sur le •ersant sud d'une arête de grnnite 
gnei s bordant le platières d'argile au nord de la station de Quyon sur 
l"embranchement de W altham du chemin de fer Canadien du Pacifique, et à 
6 milles à peu près de ce chemin <le fer. 

En plu des endroits qui précèdent la liste sui mute de dépôts, emprun
tée au rapport de M. Obalski, est ajoutée ici pour montrer où de affleure
ment de mica ont été découvert . Les emplacement. u"ont pa été 1isité 
et peu de traYail 'e t fait depuis la publication du rapport qui précède en 
1901. 

CQ)[TÉ D'OTTA.WA. 

Canton ~-orlhfield. 

Rang A, Lot 1.-0uvert en 1895 par :M. F. Desjardins d"Ottawa, et 
sub équemment exploité en 1 96 et le 98 par la Toronto Mica l\1anufacturing 
Co., qui a foncé à 30 pied ur troi veine de phosphate et de mica allant 
de 4 à 5 pieds de largeur. On a tiré plusieur · tonnes <le mica bon, mais 
petit. 

La même compagnie a exécuté un peu de trarnil sur le lot 2. 
I1ot 8.-Pro pecté en 1 98 par M. \Y. E. Harnil rle T'oronto, qui a orti 

uue couple de tonnes de mica . 
Rang B, Lots 12, 13.-Prospectés aYec d'as. ez bon résultat en 1 91. 
Lots 20, 21 .-Indications de mica. 
Rang II, Lot 25.-Exploité en 1 95 par ·Jl. G. Reid de Gracefielcl du

rant quelques emaines et un peu de mica extrait. 
Lots 32, 33.-'Gn peu de grand miça de couleur foncée a été sorti de 

ces lots. 
Rang III, Lot 31.-Prospecté en 1898 par le propriétaire, 1\1. J . l\Ioriot, 

qui a tiré une petite quantité de mica . 

Canton Aylwin. 

Rang IY, Lot 7.- :Jiine J~yan, prospectée en 1892 et a produit quelque 
gros cristaux de mica clair. 

Rang X, Lot 33.-Indicatious de mica. 
Jhng XI, Lots -±0, +3.-.~ffleurement;:; de mica localisés. 

C'anlon Ilinrks. 

Rang- IT. Lot 21.-Pro:::pccté en 1891 par :Jf. Baumgarten qui a ,:ignalé 
de;; afflenl'emcnt,: cle mica. 

Rang IJI, Lot 2.5.-Bonnc,.: inclieatiom l'ignal~es. 
Hang l Y, Lot 3.-:Jiine Paquet. Omerte en 1 97 par le propriétaire 

qui a f:Orti une couple de tonne;; de mica, et exploitée en 1 9 par l.I. \\ att
er;; clurant quelque>;; semaine;;:. arec cinq hommes. 
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Lot 6.-Cette mine qui est sur une petite colline entre le lac Black et 
le lac Whitefish montre des veines de calcite rose contenant de grands cris
taux d'apatite et de mica. En 1898, MM. Bicher et Cie de Hlùl ont exécuté 
quelque travaux de prospection durant une couple de mois, mais le mica 
était trop petit pour avoir une valeur quelconque. La mine est située à 6 
milles cl e la station cl' Aylwin sur l"embranchement de Maniwaki du chemin 
de :fer Canadien du Pacifique. 

Lot 17, 1 , 30, 36, 37, 38.-Prospecté à diverses époque et indications 
de mica et phosphate signalées. 

Rang Y, Lots 22, 23, 35, 36, 37.-Inclications de mica et de phosphate. 
R1ang X, Lots 32, 33 .-Prospectés en 1898 par M. rl'. J . Watters, et 

a:ffleurements de mica localisés. 
Rang XI, Lot 10, 11.-Indications de mica. 
Rang XIII, Lots 48, 49.-Pro pectés en 1892 par M. A. Bowie et indi

cations de mica signalées. Les lot<; qlù viennent d'être cités dans le voisi
nage du lac Ste-Marie ont été prospectés en 1896 et 1897 et on a tromé 
llll peu de mica. Quelques centaines de livres ont été produites par diverses 
mines, mais le indications n'ont pas paru suffisante pour justifier d'entre
prendre des travaux importants. 

Canton Denlwlm. 

Rang I, Lot 1 . . . . . . . . . . . . . . . '\ 
lhng Y, Lots 20, 21, 22. . . . . . . . . Jnt1ica tio11s de nuca 
Rang VI, Lots 26, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . J· signalées. 
Hang YIII, Lots 18, 19 .... . . . . . .. . 

Canton Law. 

fürng XH, T,ot 36.-)iine Brock, omertc en 1802 et a donné quelques 
gros e:ri~hrnx <1e mi ca clair. 

Canton J!asltam. 

T~ang T. Lot '.l-1- .- T'rof:pecté e11 1808 par )1. T . . T. \Yatters. 
Rang HI, Lot.>: 10, 11.- Tra 1·a illés en 1892 et phi Rieurs torn1cs de mica 

sortieR. 
Tiang IY, J,ot 1.- Jncli catiom; cle mica. 

Can/011 Rardl l'?J. 

Rang I1X, l.ot"' 1, 2, :3.-l11clieatio11"' dl• mil'a. 

Rang IX, Lot~ 2 X. ~.-.\.pparti ent à :JI. C. Flynn, a été pro,.;pcdé et 
de bon: affleurement>' ont été >: ii,:·1rnlé:-: au nord du lac ::\Iori>'>'eau. 

Rang XI, Lot :l .- lll(li<·ation,: de mica. 
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Lot 6 N. -!--Appartient aux œurs Gries d'Ottawa et a été exploité 
en 1899 par sept hommes. Beaucoup de mioa en a été extrait, quelques 
cri taux étant cle grande dimension. 

Rang XII, Lot 6.-Indications de mica. 
Rang XIII Lot 9.-Indications de mica. 

Canton A mnond. 

R.ang B, Lot 6.-Indications de mica. 

Canton Lytton. 

Rang II, Lot 21.-Exploité par on propriétaire en J 898 et 1 99 et en 
1900 par M~1. Moore et Webster qui ont extrait une assez bonne quantité 
de mica. 

Canton Ripon. 

Rang XIII, Lots 13, 14.-0nvert en 1899 par M .• T. Joubert et Cie, 
qui a-foncé quelques puits Rtu une série cle veines de calcite ro e contenant 
du mica et üu phosphate clan une pyroxénüe de couleur clair. I.e mica 
est cle bonne qualité, mais petit. 

CO)JTÉ DE POKTI.AC. 

C anlo n 11' all71 am. 

Rang A, Lot 7, 8.-Prospecté en 1900 et une petite quantité de mica 
en a été sortie. 
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CHAPITRE IV. 

PHLOGOPl'.l'E OU l\llCA A:.UBRÉ. 

Gisements en g·énéral dans la Province d'Ontario. 

Les gi ernents industriels cle mica a.rnbré clans la proYince cl'Ontario 
sont compris clans lme aire située directement à l'est du chemin de fer cle 
King. ton et Pembroke de chaque côté d'une ligne tirée cle Perth à Sydenham. 
Le cli. trict mesure en gro., 30 milles, clu nord au sud et 25 milles cle l'est 
~ l 'ouest, embra sant enYiron 750 milles carrés et est divisé en deux étendues 
principale , saYoir: la région à mica de Sydenham et la région à rn ica de 

tanley1·ille, ou comme on l 'appelle maintenant, de Micaville. Ces deux 
wnes de mica sont Réparées topographiquement par un chapelet de lacs, 
comprenant les la c. Rideau, Ouest, Sand, Upper et Big Hicleau. 

Au point de vue géologique, une langue de roche' Paleozoïc composée 
prin cipalement de grès J>ot:dam et allant vers l 'e t en partant du gîte prin
cipal de dépôt<> sédimentaires, clan s les comtés de Carleton et cle Grenville, 
cl ivi se les deux districts clans le vo isinage cl e \Yestport, tand is que la haute 
arête cl e granite-gneiss, formant ce qu'on appelle la Montagne, directement 
au norcl cl e Westport peut être considérée comme une autre cli1·iRion naturelle 
bien qu ïl y ait au Ri des dépôts naturels cl e mi ca épar clans cette région. 
Le principales mines clan. l'aire de Syd enham sont situées clans le cantons 
Loughborough et Bedford, tandi~ que, dans Mi ca ville, ou clans ce qu'on ap
pelle phrn som·.ent le district cl e T'erth , les mines l'ont prineipalement cla11 s 
les can tons Xorth et South Burgess et Xorth C'rofibv. 

TRAITS TOPOGRAPHIQUES ET GEOLOGIQUES DES ETENDUES DE MICA. 

T.e ca ractère cle la région de mica cl"Ontario n'est pas amsi mo11tag ncux 
que le cfotrict (l e Québec. 'foute rétcmlue, et plus ~péc ialement la portion 
méridionale est co11Yerte d\m résea u cle lacs et cl e courn qni cepcrnlant ne 
sont pas an-dessous cln niYeau général cl e la rég ion avoisinm1tc. De grarnl s 
e;;ipaces plus on moi11 s horizontaux cl e terres arabl e,; sont RéparéR par cles 
étenclueR de colline" ha~,.:eR et d'arêtes quelquefois maigrement c:ou1·erte,.. lle 
bois cle . ecomle 1·em1 e. Ces arête;:; sont fle toutes hauteur;;:, généra lement 
arrondie:::, c:e que l'on appelle <lef: "clos cl"ânc "', en allemand " Huche11 ·. T, c:; 
nrnrécage;; aboJHlen t (lallR la r ég ion , cl e l!rancles étendu es a rni;;i nant l e ~ lacs 
ayaut été inondée" par la c-rue tl"eau général e cau~éc par la comtrndi011 (l"é
elu>'('s ~ ur lP canal Ri(l eau. La clirec-tion gé11éralc ll e~ a rête~ et de~ Ji gm .> :; 
ba s;;c;;: de:; collin e~ e;;t X. E. et S. O. , et m1 r rp:anl jeté 1'111' la carte cln dis
tri ct montrera. que la majoTité cl cs lac::: et cour. cl"eau cl c• l" éte nclnc ;.: niYcnt 
cette direction . T,e cli ;;trict e. t bien peuplé spéc ialement cla us le,.: varti cs 
norcl et f:U(l , et e!"t traYer,.:é cle beaucoup clc bonne!" ronll'f:, les fac-ilité,.: clc 
tnrnsport étant en général excelleu tc;;: et clan" la vh1part fl e,.: cm: les chemins 
de mine~ ;;:ont (le con;;:trud ion fac-ile. 
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Le bois nécessaire pour les travaux de mine peuYent s'obtenir à moms 
de quatre rà cinq dollar la corde. 

La plus grande partie cle l'encais ·ement tra,ersée par les pyroxénites 
ou clykes micafères se compose de gneiss-granitoïde finement rougeâtre ou 
brun. La roche se compose de roches cle caractère cliwr : bandes cle aneiss 
à biotite normal alternant avec de zone de quartz presque pur qui contient 
quelquefoi un peu de feldspath ro e épar . Le zones acides ont à première 
vue l'air d'aYoir été envahies le long de plans de scbistosite de la roche par 
quelque éruption granitique postérieure, formant ce qu'on appelle du "gneiss 
d'injection" mai elles font peut-être partie du ma . if roch ux original. 

Le granite gnei s a été probablement formé du granite normal par mé
tamorphisme dynamique et dan quelques cas il e t un peu contourné. 

L'allure générale du gneiss e t N. E. et . O. et son pl011gement e t 
entre 60 ° et 70° au N . O. En quelques endroits ,la roche e t fortement 
grenatifère, ce qui se remarque . pécialement clans le voisinage du lac Golùd 
dans le canton Loughborough. 

La planche YIII montre un affl eurement de gneiss clans le voisinage 
de P erth Road. 

·rnterca1ées dans le gneiss, il y a de nombreuses bandes de calcaire blanc 
cristallin. Les calcaire ont à grain moyen et contiennent quelquefoi de 
forte quantités de minéraux secondaires formés de roches sédimentaires à 
leur époque de métamorphi me. Ces minéraux ont généralement du gre
nat-chaux, cle la diopside vert-clair, du felcl path, de la trémolite, et de la 
phlogopite brun-clair, qui tous exi tent en petits cri ·taux et agrégats dans 
l'amas rocheux, et sont spéci·alernent abondants au contact a1ec le gneis et 
le. roches irruptives po. térieures. Ce complex de gneiss et de calcaire est 
consicl f>rablcmcnt traYer sé de bandes de p_vroxénite dont la direction géné
rale est de X. K et . O., ou d'une allure emblable à ]a roche encai ante, 
bien que clans quelques cas, Je dykes recoupent l'encais. ement presque per
pendiculaire. 

c ·e~t à ces pyroxén ite. que ]e dépôts de mi ca énumérés aux page ui
Yantes ont associés; les existence étant, à. tou égards, semblables à celle 
déjà décrites. On peut en déduire que les derniers dépôt cité' sont reli és 
à celL\'. de la région cl' Ontario et cette suppo ition e t confirmée par la nature 
de la. formation Tocheuse. 

L ' allme générale des gneiss et ~chi ·tes qui contribuent à former la 
croûte terrestre claJ1 . les deux aiTes de mi ca est ~~ . E. et • . O., et la majorité 
des d~'kes de pyrnxé11itc ont une direction semblable. Ceci semblerait indi
quer que, dans beaucoup de cas, les irruption· cle pyroxénite ont suivi les 
plane de schistosite de la Toc:he encais;;;ante comme lignes de moindre ré i -
tance et on peut, par suite, s'attendre rai so1mableme11t à ce qu'il y ait des 
dyke~ semblables clans la formation Laurentienne qui supporte l'étendue de 
dépôts sédi meiitaires postériems entre P erth et la TiYière Ottawa. En d'au
tres ternies, le~ terrains à mica sont associés à une Rérie cle dyke cle pyro
xénite plus ou moins parallèle. allant du fl eu,·e . t-Lau rcnt, clan. le Yoi,; inagP, 
de T\ingston clans 1rnc direction nord-e::;t, ju>:qu'à un endroit pa,; encore dé
t ermin é mai :,; s itué au moi ns à 70 mill es en ligne droite au nord cle la ville 
d'O fül\rn oecupant une tfo:tanre de 1 î.3 milles en tout. 



PL~TCHE VIII. 

Afncuremcnt de gnci s, montrant du retlre~sement, près de l'crth Road, Canton 
Lougltborough, Ont. 
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De plus cles dépôts de phlogopite noire ont été e,xploités en 1897 sur 
la conces ion XXII, lot 7, du canton Cardiff, comté d'Haliburton et de 
O"rands cri. taux ayant 2! pieds au moin de diamètre ont été orti , dit-on . 
On a trom·é des existences semblables sur la con ession XIII, lots 30 et 31 
du même canton, mais aucun de ces déI ôts n'a été exploité depuis bien des 
années. 

MINES DE MlCA ET SITUATION. 

CO:llTÉ DE :FRO::S-TEKAC . 

Canton Loughborouglt . 

Concession YII, Lot 11.-Appelé mine Lacey et actuellement la plus 
forte productrice de mi ca ambl'é. ÜnYerte primitivement en 1880 à pen 
près par M. J. Smith & Co., de 'ydenham, la mine a été exploitée du
rant une douzaine d'ann ées, puis achetée en 189-! par les propriétaires ac
tuels, la General Electric Co., de Sche11ertacly, X. Y. Cette compagnie n ·a 
pa commencé à, exploiter en prenant charge de la mi11e, mais elle l'a louée 
durant cinq ans à \\'ebster & Co., puiR à M. J. \\'. Trousclale cle Sytlenharn. 
Cette mi11e fournit un cas type de l' incertitude qui r ègne dans le üéreloppe
ment des dépôts de mi c:a., car la \Yebster Co a cessé les traYaux comme im
profitables, au moment même où elle était arrirée à quelque;: pied:; d'im
menses rna"sif" cl e mi c·a qui ont e11,-uitc été mi,; à découvert par l e.." pro
priétaire:-; ac:tuek 

_.\. l'exp iration du bail obte11 u par :JL Trou:;dale. la Ge11 cral Electric Co., 
a c:ornmene:é Res opérations mini ères :;ous le nom clc Loughborough nlining 
Co., et a continué sans interruption jusqu'à présent. 

La mine est "ituée à quatre mille:; de Sydenham prè:; clc la ri1·c est cln 
la <- l~cl et de bon: c·hemifü r eli ent la mine aux routes qui ront de l'e,;t ù 
l'ouest. 

Le mie-a qui éta it primitireme11t clégro,.;:;i aux atelien; ùe la c·ornpagnie 
~t S~· tl enham "ubit rnaintenaut un e:a,.:sagc gro,.:~ i er ù la mine pni,; est mis 
en baril. et expédié · à la fabrique à Ottawa où il est fai;;om1é et 11ett0Yé. 
Q'lrn1Hl la tompagnie a commencé l'exploitation, il y ;11·ait 1111 puib profo.nd 
1lL' 2.) pied;;, ,.;an,.; compter d'antres exo11·atio11s de m oi11<lrc importan ce. l,e 
puits a été plu,.: tarti pon,;sé il 18.)' et en même ternp,.: 011 a c·reu,.;é 1111e g«11erie 
le long cln Jilon clont l'allure e~t X. O. et S. E. et qui plonge à i-'0° tle la 
1·ertital e an X. K }~11 larg ur c·etle Yeine rnrie <le qm•lqncs pofü·e,; à 2.) 
piecl,.; et, e11 quelque,.; endroits est rn1 ama:< pre,.:que ,;uli1l e <1'é11orml'>' c·ri,.:hrnx 
cle mil'a. Le plu>< grand c·ri,;bll extrait cle la mine aYait, rl it-011 . plu,; ile ~J 
pierls tle cl iamètrc. 



Un puits à air a été foncé au si à -!O pieds au pied du puits principal. 
Ce puits a 8 x 10 pieds, e ·t boisé sur 30 pied. et fournit une fosse à échelles. 
Le puits principal est aussi boisé a>ec un collet de 30 pieds. 

Six niveaux ont été pratiqués le long du filon, le premier étant à la pro
fondeur cle 52 pieds et les autres à des distances de 22 pieds. Le quatrième 
niveau est celui qui s'éloigne le plus clu puit et a été pous:::é jusqu'à 150 
pieds au iS. E. et 65 pieds au X. O., ce qui fait une longueur totale de 0 
pieds au S. E. 

En 1906, il fut clécidé de commencer l 'exploitation à ciel-ouwrt et un 
puits de 60 x 70 pieds canés a été creusé à 60' S. R de la chambre clu puits, 
le fonçage s'exécutant sur la veine principale de mica et le filon parallèle 
clu X. E . ·Ce grand puits est muni d'un collet et de boisage cle sûreté in
cliné, à 10 pieds en dessous de la surface pour empêcher la chûte le~ roches, 
etc. (Y oir planche IX) . 

Le fonçage a été continué du côté N. ]}, clu puits jusqu'à ce qu'on ait 
attt>int le cours trausYersal du deuxième niveau. Le puits a maintenaut GO 
pieds cle profondeur et on a l'intention cle continuer à foncer en rattrapant 
les niveaux à mesure qu'on y arriYe. On a entrepris au si cle faire cle gra
dins entre le quatrième et le sixième niveau, le mica étant extrait et l'es
pace comblé avec les débris pour éviter cl'~voir à remonter le déchets. 

L'appareil d'extraction employé sur le puits ouYert e t une grue à ver
gue cle 60 pieds fonctionnant avec un treuil à vapeur et la Toche e t ortie 
clans des boîtes en bois sans profondeur à trois côtés, pendues paT trois 
chaînes et ayant une contenance de 15 quintaux. De là, il est culbuté dans 
de petits wagonnets en bois circulant sur un tramway pour aller à la halde. 
On a employé une perforatrice diamantée, il y a quelque années, pui en
core, en 1909 et on dit avoir atteint quelque bons dépôts de mica. Le. son
<fages :-e faisant d'abord de la surface et plus tard, ils ont été pratiqués, en 
1900 depuis le quatrième niveau. 

Il y a une grnnde chambre des générateurs près de la chambre du puits 
et elle. contient deux générateurs de 70 C. \., employé pour actionner le 
compresseur et le treuil du puits principal. Le sondage se fait à la vapeur 
et à l'air comprimé en employant cles perforatrices Ingersoll-l~and . 

Un générateur cle 30 C'. Y. actionne le treuil à vapeur employé à hisser 
du puits ourert et les perforatrices sont actionnée par un compresseur à 6 
perforatrices de 60 C'. Y. ; une pompe Cameron ~o 9 suffit pour tenir la 
mine à sec. 

Le puits pr incipal me:::ure 6 x 16 pieds et a deux compartiments de 
8 x 8 pieclf:, muni;; d\m levage à un seul tambour . La roche et remontée 
dans c1c~ baquets cle boi~. 

Le nombre cl'homrnes employés e t de 35, i'nais le nombre varie de 25 
~ 60, ce clern ier chiffre étant ce ln i pour lequel il y a place à la pen. ion. La 
mine est sou" la direction <le M. G. W. MeX aughton, le contremaître est 
l\I. R.. H. Smith. 

Le mica e~t 1111 nmbré-Yineux bigarré de premier choix et e t en filons 
en fiscure d 'une largeur irrégulière c1aus llll•) pyroxénite gris wrdi'ttre, à grain 



PLANCHE IX. 

Yu1• cln puits pri11('ipal. mi11r Lacey. lot 1 l. co11e1·""io11 \ïT. Canton l.011ghl1orough. Ont. 





PLANCHE X. 

Vue générale de la mine Lacey, lot ll. conc<•ssion \·n , Canton J,ougllborough, Ont. 
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moyen qui contient beaucoup de pyrites disséminées. On trouve quelque
fois avec les veines des paquets de phosphate massif vert foncé contenant de 
la calcite blanche comme matière filoneuse . On dit que lorsqu'on trouve 
cette calcite blanche, le mica, en règle générale tend à disparaître et existe 
seulement en paquets cle cristam: plus petits. 

Il y a un gros gîte cle calcite sur le côté S. E . clu filon principal et il 
n'a pas encore été percé quoiqu'on pense qu'il y a clu mica clu côté éloigné. 

On n'a pa trouvé cle roche encaissante dans les ateliers, si bien qu'on 
ne sait pas de quoi sont composées les épontes du dyke. La roche environ
nante est du gneiss ou micaschiste avec des bandes cle calcaire intercalées. 

On a trouvé quelquefois un mica ambré blanc laiteux associé . à l'espèce 
claire et dans quelques ca , le même cristal laisse voir des lambeaux blancs 
et 1aiteux. 

Les Yieux puits Lacey sont au N. E. des ateliers actuels et consistent 
en quelques excavations étroites sur des veines de mica parallèles à celles 
qui s011t cléj[t t ravaillées. 'Ün dit que le plus profond de ces puits est des
cendu à 180 pieds. 

La mine a toujoms été exempte de sérieux accidents et, à cet égard, 
tient un haut rang parmi les mines de l.a province. 

On a dit à une certaine époque que la mine a donné un rendement jour
nali er, d'entre quatre à cinq tonnes de mica grossier. 

Le Journal of Canadian l'i11'ining Institute, Vol. VII, p. 28±, don11e l'ana
lyse su ivante de mica clair proYenant de cette mine. 

Si0 2 •• 

'Ii02 .. 
Al20a . . 

Fe20:i· .. . .... . . .. . 
FeO . . 

l'IIg-0 . . . . 
BaO ... . 

Xa 20 .. . ...... . 
K 2 0 .. 
H 20 .. 
F .... 

'l'ota l .. 

39.66 
0.56 

li.OO 
2.10 
2.00 

26 .-Hl 

0.62 
0.60 
!Ulî 

2.D9 

2 .2-t 

10±.83 

. L"angle axial <les YariétéR claire et laiteuse de phlogopitc "ont ilkn
hques et on s nppo~c que l'opacité de cc dern ier mica e.-t llnc à Llltérntion :-:e
conclaire soit cln mil·a lui-même, "oit des milléranx qnïl contient. 11 e"t t'll 

core incertain cependant ~i c·est la naie cause. 
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Lot 3 O. t.-.dppartient à Freebern Eros., de ydenham et a été ex
ploité pour la première foiR, ü y a vjngt ans par hl. F . Foxton, à bail. Le 
travail a continué, par intermittence, durant quinze année. aYec une moyenne 
de cinq hommes et ubséquemrnent, :u. I. Hurley cl e Roche ter, X . Y., a tra
vaillé dur.a.nt un an, avec une force semblable. 

En 1907, la Sydenham ~Iin ing Co., a tranillé quelque · :;emaines et de
puis, la mine est inactiYe. 

Les atelier con i tent en quatre puits dont le plus grancl a 6-.1: piecls 
de profondeur, 30 piecl. cle longueur et 20 pied de largeur, ouvert ur troi 
>eines de mica dan une pyroxénite wrt foncé cle texture moyenne. La plus 
large de ce veines a une moyenne de 2t pied et contient de la calcite rose 
c01mne rempli. age aYec une petite quantité cle phosphate Yert et rouge. Le-

c 

sw p 

Fro. 3J. - Coupe d<'s dt<pôts d<' mita il la mine Freebern. lot 3. conces ion VII, 
canton Loughborough, Ont. 

P, dyke de pyroxénite aYec , ,eines de mica m; gn, gneiss ; c, calca ire Black River 
(formation Pa lézoique). 

filons , ont parallèles, 011t une direction O. l-'5 ° ~- t ~ont espacés d"à peu 
près 3.5 pieds. 

Il y a clam; la roche beaucoup de mica . 
Le. mi ca e,;t ambré-Yineux de bonne qualité et de taille moyenne et d 

échantillons de cette mine ont reçu la médaille cror à la "\Yorld. Fair de 
Chicago, en lfl9:~ . 

La mine portait a·abonl llll équipement COU\ e11ab lc comprenant : per
foratrices à rnpeur et pompe, treuils, etc., mai tout cela a été enleYé, il y a 
longtemps. 11 faut continuellement pomper parce que les puits ~ont situé 
au borcl cl\111 marécage à la ba~c a·nne haute arête de cal<·aire Palœzoique, 
2 milles an nord de Sydenham. 
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Le rendement total du mica est évalué à $25,000. 
Gonce sion YIII, Lot 6 E. ~·.-Les ouvrage sur cette propriété sont 

séparé cle la mine Scriven et \\71rite par une barrière seulement et consis
tent en quelques puits cle surface dont le plus profond e t descendu à 30 
pieds. 

Les opérations ont été commencées en juin 1910 aYec cinq hommes et 
continuées durant i:Tois mois, l 'e sai ayant été tenté de rama ser le mica
plomb qui est exploité clans une mine voisine. Ile ·sai n'a pas réussi cepen
dant car on a rencontré seulement un petit filet du filon. 

L'exi tence ressemble à celle cle la moitié occidentale clu lot, la roche 
étant décomposée cle la même façon et le mica d'une couleur vineuse ana
logue. Une clenri-tonne à peu prè. cle minéral grossier a été extraite par les 
exploitants, M1M. Wood et Solliclay, Freeman et Reamer de yclenham. 

Concession VIII, Lot 6 W. -} .- ippartient à MM. Scriven et \\hite de 
Sydenham qui ont commencé à exploiter la mine en juin 1909 et ont, de
puis, continué le opérations sans interruption. La mine e t située à troi;:; 
milles au nord cle Sydenham et produit un mica vineux cle dimension mo
yenne qui est souvent un peu broyé. Les ateliers consistent en un cerlai.n 
nombre cle puits 8 x 5 pieds qui ont atteint une profondeur de 120 pieds et 
qui sont boi~é carrés jus-qu'à 65 pieds cle la urface, faisant un puits à deux 
compartiments jusqu'.à cette di stance. Un côté ert pour le hi ssage et 
rautre contient_le passage de l'échelle, de la pompe et des tuyaux cle perfo-
1 a tri ce, etc. 

Le puit. a été foncé verticalement Rur une di stan ce cle 80 pieds et de
p11 i' le ni rnau a 60 pieds, une galerie a été munie de 83 pieds à l'ouest, 
tancliR que, clu 80 niveau, le puits a été continué clans une direction ii1clinée 
vers l'oue t, ur -±0 pieds. L'allure générale cle la veine de mica eRt X . E . 
et S. O. et ROil plongement est vertical jusqu'au 80 niveau, où elle prend une 
portion horizontale, continuant à l'ouest jllf;qu'à 25 pieds à peu près, puis 
r ecleYenant verticale. La largeur maximum est obtenue à 70 pieds de la 
surfa e et a là plus de 13 pieds. 

L'amas cle clyke ei:;t une pyroxénite à graill fin, w rt foncé et assez ten
dre qui est très décomposé jrn;qlùt une di stan ce com icl éra ble de la surface. 
Il ~' a clafü la roche beaucoup de pyrite et c'est à cela qu'est clue la couleur 
r ougei'ttre du mica . 

La matièr' filoneuse est cle la calcite blanche gro,.;s ièrement cr istalline 
aRsoc·iée à laquelle il y a le mica et un peu de pho,.,phate. J usqn ';1 pré:;ent 
on n'a locaJi:.:é qu\111 filon. Le clyke c1e pyroxénite r ecoupe 1m encais,.;ernent 
cle gne iR. no rmal , qui auprè;:; dn contad est tcncl re et friable, comme clans 
la roche cle clyke. 

La mine e,.;t muni e (l\m camp et <l\m matéri el conwnahlcs, comprenant 
un g-énérateur <le -±0 C. Y., u11 trcn il à un seul tambour, pompe ù Yapeur, 
perforateur~, etc- . rne équ ipe mo~·eime <le homrnC',.; a été employée dallS 
le puit~. mai,; qua11cl elle a été ,.iRitée la mine était close temporairement et 
senl0ment quelque,; fnc;o 1rneur ;:; étai ent oc-c upéR à fa<;onncr Je mi rn ù la main. 

LcR propriétaire::: ,.;'o("Cll]Wnt n•pcll(lant cl ïn ;::tall c• r une perforatri("e <lia
mantée pour c~~aYer la mine à foll(1. ~\ ]Wll prL'R Yingt-t·i11q tonne~ cle miea 
façonné ù la main ont été produite,.; <lcp ui s que la norn·ell e clireelioJt a com-

12 
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mencé l'exploitation et de petites quantité ont été sorties par des exploi
tants partictùiers qui cependant n'ont pas fait beaucoup de travail. 

Lots 12, 13, H.-Cette propriété a été exploitée pour la première fois 
en 1889 par Webster & ie en vertu d'un loyer de M:. P. Freeman, de Sy
denham, qui plus tard a exploité par intermittence durant troi ou quatre 
année . MM. James Richard on & ons de Kingston ont alors acheté la 
mine et l'ont exploitée constamment durant trois année , après quoi elle a 
été acqui e par la New York & Ontario Mining Co., qui a pou é l'extraction 
durant un an. 

M. S. H. Orser de Sydenham a exploité quelques semames en veTtu 
d'un bail de la compagnie, en 1909, avec cinq hommes et depui la mine 
a été inactive. 

Le puits le plus profond e. t poussé jusqu'à 80 pieds sur un filon de 
mica et de calcite blanche gros ièrement cristalline, entre des épontes de 
gneiss avec une coiffure de pyroxénite de couleur clair. Les veines sont 
nettement marquées et presque parallèles et ont été suivies au moyen d'ex
cavations de surface sur une di tance de plus de 1,000 pieds. 
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Fro. 35. - Coupe au dépût de mi ca, lot 14. concession YIII, Canton 
Loughborough, Ont. 

P, pyroxénite dure; P', pyroxénite tendre; in, mica disséminé dan le calcite c, 

Le mica e t un ambré clair clan la partie méridionale de la propriété; 
au nord, il c1e\'icnt foncé et le veines changent leur direction du N. 0 et 

. E . pre. que droit c1u X. au Il y a clan. les puit du 1'ucl du mica lai-
teux et opaque. La mine est munie d un camp con truit par les proprié
taires actuels qui ont installé un générateur de 1 C'. Y., treuil à vapeur. 
pompe duplex et perforatrice à Yapcur et a employé une force moyenne de 
clonze hommes et Je même nombre de filles pour faço1mer. Environ trente 
tonnei'\ <le mica façonné à la main ont été expédiées de la mine par la com
pagnie. 
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La mine est située à 9 mille N. E. de ' ydenham lots 12 et 13 avo1s1-
nant mine Amey à l'est tandis que les travaux sur lot 14 sont de l'autre 
côté d'un petit lac à un demi-mille de distance. 

L'existence des lots précités ressemble à celle de la mine Amey, on 
trouve clu mica foncé avec de la calcite rouge compacte à grain fin qui con
tient souvent de petit cristaux arrondis d'apatite ver te disséminée. Le 
tout a l'aspect d'un porphyre à apatite. 

Le ateliers principaux et le camp sont situés sur le lot 14 qui produit 
un mica plus clair associé ià de la calcite blanche et 1à de petites quantités 
de phosphate. Les cristaux de mica sont génér alement petits mais bien for
més et sont épars dans la calcite qui forme le remplissage du filon, les 
éponte de ce dernier sont généralement tapi ées d'un amas de petits cristaux 
foncés de mica. 
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p J.5E 
FIG.36.-Coupe schématique dans le dépôt de mica, lot 14, concc sion VIII, Canton 

Loughborough, Ont. 

P, pyroxénite; c, ~alcairc cristallin avec inclus ions d'amphibolite ; gn, gneiss ; 
m, mica ; a, calcite blanche grossièrement cristalline. 

La roche cncai ~santc est un gneiss rougeâ trc , lH la partie r; ucl clu lot 
avec du calcaire cristallin au nord. La. direction des Yeine::: cle mica est 
O. 15 ~. D 'après l'aspect de ces derniers, il est pol'siblc qu'ils se rnjoignent 
en profondeur. 

Un puit profond cle 1.3 pieds a été creusé près clu lac où les Ycine. clc 
mica recoupent le rnkairc cristallin , la direction étant O. 30° . et la lar-
geur cle pied à peu près. 
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Il y a aussi des cristaux cle mica dans la roche encaissante aY01smant 
le :filon. On ne voit pas de pyroxénite dans le puits, le mica y ayant été 
apparemmen.t déposé et à côté se sont développées des fissures par les éma
nations d'un gîte sous-jacent cle roche irruptive qui atteint la surface plus 
au sud. 

Concession YIII, Lot 13 E. -!.-Mine Amey. Excavée pour du phos
phate dan les oixante-di", par MM. X. Amey de P erth Road et a été en
suite exploitée par diverses personne y compri Il ebster & Co. En 1908, 
la Mica Ptoduct Co., de T'Oronto acheta la mine, mais n'exécuta pas beau
coup de travail, la vendant au bout de quelques mois à la Loughborough 
Mica Co., 'à laquelle appartient encore la mine. Cette compagnie a fait 
quatre mois d'extraction et la mine est maintenant r estée inactive jusqu'à 
1910, époque ià laquelle MM. J. et P. Harris de Cobalt ont :fait quelque 
semaines de travail à bail. 

La mine est à 8 milles au nord-est de Sydenham. Il y a beaucoup de 
puits dont la profondeur varie de 20 à 75 pieds. L'ouverture principale a 
100 pied de profondem et comme tous autres puits a été foncée sur uue 
veine bien nette de mica et de phosphate. Beaucoup de veine de ce genre 
existent sur la mine et ont été exploitées au moyen de longues tranchées 
étroites dont la moyenne est de 8 pieds de largeur. 

La veine va du N. O. au S. E. Le mica est de colùeur ambré foncé de 
moyenne taille et qualité, et est associé à de grandes quantités cle dimension 
et de qualité moyenne et est associé à beaucoup de pho phate brun et vert : 
et de grands amas de calcite rose comme matière :filoneuse. En fait, cette 
mine montre plus de calcite, clan les halcles et in situ qu'aucune autre vi
sitée, auf peut-être clans la mine Mcùellanù clans le canton de Hull, Québec. 
Les deux dépôts montrent beaucoup de trnits de ressemblance. La grande 
quantité de calcite en existence est visible sur la planche XI, où la halc1e 
de gauche est composée presque entièrement de ce minéral. 

La série des veines parallèles qui sont plus tard au nombre rle sept, e;;
pacéei; de 12 à 20 pi eds est clans une pyroxénite Yert foncé recoupant du 
gne iss granitoïde foncé aYec de agrégat de feldspath rouge. Les Yeincs 
paraissent conl'erger vcrs le sud-est, et un filon transversal avec une allure 
ile E'. 20 ~- recoupe la série à 150 pieds au , ud-est du puits principal. 11 
ne ;;: "e13t pas fait a,;"ez d'abatage pour le prouYer, mais on suppose que cette 
Yeine trans1·ersale forme le dépôt principal dont les autres ne sont que des 
filet;: . ·I.e,; Yein e;: sont étroite:-: à la , urface et s"élaTgissent en profondeur, 
la plus grande ayallt une larg·cnr de ..J..) pieds au fond clu puits et 9" eule
ment à la ::<nrfat·e. Le dépôt paraît Telié à m.ie irruption qui a fait éclater 
le gneiss encais;ca11t et fermé cles Yeines et apophyse. le long desquelles se 
tronYe le mica. 

Le puits principal ? été foncé wrticalernent sur 80 pietls, de là mm 
galer ie a. été menée sur 1Z pied~ an X. O. et fonçage étant pratiqué jusqu'à 
100 picll~. Cne galerie a été menée Je long cln filon au fond cln puits Rur 
nrn• lfo:tanc·e de 50 piecl,; et un trajet trarn;Yersal a été mené à -±5 pieds 
ntt S . O., dans l'icléc clc rejoindre le chcYet. mais sans succès, les ateliers 
ét<m t de la ca lei te tout le long. 
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N'o. N.uœ OF Mnm 

l Lacey 
2 Freebern 
3 New York & Ontario Mining Co. 
4 Amey 
5 New York & Ontario Mining Co. 
6 Scriven & Whyte 
7 Arcade Mining Co. 
8 Reamer & Solliday 
9 Birch Lake Mining Co. 

10 Birch Lake lrlini.ng Co. 
11 Prospect 
12 Excelsior Mining Co. 
13 McClatchey 
14 Gould Lake 
15 Baby 
16 Redmond 
17 Prospect 
18 Bear La.ke 
19 Kent & Stoness 
20 Birch Lake 
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PLANCHE XI. 

Yue de la min e Amey, lot 13, concession VIII, Canton Loughl.Jorongh, Ont. 





149 

La mine est munie d'un générateur de 30 O. V., treuil à vapeur et 
pompe et deux perforatrices à vapeur et une grande maison de pension . 

c .JV .E 
FIG. 3ï . - Coupe du dépôt <le mica de la mine Amey, lot 13, concession VIII, 

Canton Lougbborough, Ont . 

gn , gneiss; P, pyroxénite; g, syéni te il nngi t P; rn , mica et apat ite, l p). répar t ie 
dans de grands gît es de calcit e, c . 

.Concession IX, Lot 1.-Appartenant à M. C. Martin de Halliford. Un 
petit puits, profond de 25 pieds a été ouvert par les propriétaires en 1909 
et on a extrait un peu de mica. L'existence ressemble à celle de la mine 
suivante Baby et fait partie du même gi ement - la veine de mica affleu
rant au traYers d'une strate su. -jacente de conglomernt c1e grès grossier. Il 
ne s'est pas fait assez c1e fonçage pour éprouver l'importance c1u dépôt, mais 
il se peut qu'un gîte considérable de mica supporte les strates sédimentaiTes. 

Lot 6.-Ancicnne mine c1e mica exploitée il y a plusieurs années par 
MM. , rnith et Laccy c1e Sydenham. 'iVebster & Cie y ont fait un peu 
de traYail en même temps qu'ils exploitaient la mine voisine Gould Lake. 
Il ne s'est pas fait d'autre exploitation, en plus d\m peu de prospection en 
1910 par le Birch Lake Mining Synclicate qui a un bail de la mine. La 
roche encaissantc clans le voisinage est un gneiss granitique rose; souvent 
grenatifère et altéré par métamorphisme dynamique. 

Lot 7.-Appartient à .T. W. Trousclale de Sydenham. Il ne s'est pas 
fait de tra,ail au cours des quinze dernières années; la mine étant exploitée 
primifo·ement pour le phosphate et le mica extrait servant pour l 'industrie 
des fourneaux. 

Lot 9 X . l-Cctte mine a été exploitée Rur une petite échelle en 190"/ 
par :JBL • nook et Frceman, de Verona, puis achetée ensuite par Reamer 
et Sollicla~r cle Sydenham qui sont le propriétaires actuels . Ces derniers 
ont exécuté une année constante de tra-vail, en employant une moyenne de 
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cinq hommes et ignalent un rcnûement de Yingt tonnes à peu près de mica 
gro sier. Il y a ix puits sur la mine dont le plu · profond ei:;t descendu à 
35 pieds sur un gisement cle fissure de mica ambré-brunâtre, cle pho phatc 
et clc calcite blanche dans une pyroxénite verte normale. 

Les veines sont nettement hacées et e:ci 'lent près du contact de la pyro
xénite et cl'un gneiss granitoïde rougeâtre. 

La mine est à i5 milles au nord cle 8ydenham. 
Lot 12.-Appartient à l'Arcade ~Iining Co., cle X. Y., qui a e:1..-ploité 

la propriété durant quelques moi. en 1907, pui , cle nouYeau en 1909 aYec 
cinq hommes. Le puit · le plus profond est descendu à 20 piecl sur une pe
tite veine cle pho phate rouge, de calcite blanche et un mica un peu broyé, 
cle taille moyenne. 

Il y a plu ·ieur autres veine parallèles sur lesquelle ont été faites 
quelques excavations, la direction des fi smes étant X. E. et O. On a 
produit rà peu prè 3,000 line cle mica façonné au pouce. 

Conce sion X, Lot 1.-Appelé mine Baby et appartenant à MlI. fü
chardson et Ellerbeck de Kingston et Hartii1gton. La mine est à 6 mill 
au nonl-ouest cle Sydenham et produit tm mica jaunâtre qui paraît presque 
incoloré par plaque minces. Les cristaux ont de taille moyenne et uont 
souYeut teintes cle rouge au clehor et à une courte cli tance eu cleclans. La 
roche micafère est gri -brunâtre, une pyTOxénite fortement altérée, allant 
de la roche :finement à une roche composée de gros cristaux cle pyTOxène, 
ces dernières possédant un fort degré cle clivage et atteignant ouvent une 
longueur d'un pied au moins. La TOche e t coiffée de quelque pied cle 
grès PoRtclam brun et de conglomérat et cette dernière roche e' t imprégnée 
(le petits cristaux de mica clans le Yoisinage immédiat cle la veine de mica. 
La mine est située prc que juste à la bordure de la formation sédimentaire 
l">aléozoïque, le gnei:s T.Jaurentien et le calcaire étant visible quelques cen
taines cle pieds au nord des ateliers. I1a direction de la mine de mica est 
preRque droite clu nord au 1;mcl et le plongement e. t wrtical. En plus clc ce 
d'être sur un filon nettement tra ·é, les cristaux cle mica se trouvent aus ·i 
claw; la roche adjacente à la veine. Cette dernière peut être sui 1·ie ur une 
cliRtam·c cle plus d\m demi-mille et a été au Ri excaYée sur la mine Martin 
\'OlSllle. 

Le mica a été extrait au moyen cl'une série de puits foncé à interYalles 
cle 1 .) à 20 pied,; le long de la veine, et dn fond desquels des galerie sout 
rne11éeR clans mie direction méridionale. La largeur moyenne cles excarn
tions est de 15 pieds et celle de la veine clc mica proprement dite, cle .t pieclf;. 
11 y a hcmicoup clc minéral clans la roehe cle chaque eôté de la füsnre et il 
paraît s "être clépoRé su r lei:: crerns,:es cle moindre importance par émanation 
et ad ion p11eumatolytique. 

T,e rn ica est en majeure parti e en paquet::; cle petits cristanx éparR, bien 
que la roche qui c;::t fréquemment altérée chrne roche il.ure p;ri foncé ou 
brune à un amas blanchâtre friable. Cc dernier s'émiette facilement en 
fragment::: clc forme rhomboédrique. 

Le dépôt contient beau oup cle minéraux aecef',;oire. , ~- compri . quartz, 
adinolitc. trémolite, chlorite et tourmaline brune. il y a cle la p:Tite en 
grande quantité. 



PLANCHE XII. 

Yuc générale de la mine Baby, lot 1, concc sion X, Canton I~ougl1borongh, Ont. 





151 

A 20 pieds on a trouvé une bande cle felsite rouge épais e de 10" à 35 
pieds, 1me bande semblable épaisse de 15" et à 45 pieds, une autre couche 
de 2 piecls. Ce couches ont l 'aspect d'une quartzite à grain :fin et sont 
appelées "granite " par les mineurs, elles ne contiennent pas de mica, le 
dépôt devenant " maigre " clans leur voisinage immédiat. 

6 
c 
h 

pz, 
\ 

\ 
\ / 

ftt, 
/ 

FIG. 38. - Coupe sché111at ique du dépüt de mica cl'c la min e Baby, lot 1, 
concess ion X, Canton Loughborough, Ont. 

à g rès Postclam, c,---; b, bandes de quartzite ; cl, calcaire archéen avec faille ; 
c2, calcaire métamorphisé ; m, mi ca ; ml , petit dépôt de mica aYoisinant la 

veine principale ; f , faill e ; s, roche irruptive supposée. 

De puits le plu. profond est descendu à 70 pieds et le mica parnit 
'érnnouir en profondeur, après 70 pieds, on n'en trouYc pas beaucoup. 

Plusieurs puits ont été creusés à l'extrémité septentrionale clc la mine 
où le terrain s'écarte cle la formation Laui-enticnnc. I .à, la surface est 
co i[ée cle 31 pieds de conglomérat Potsdam bnm et toute la formation a 
subi les failles sur une certaine distance le long du Ycrsant comme le montre 
la Fig. 38. 

La perforation se fait à la main , la roche étant douce et facile à tra
Yailler. T,a mine c,,t munie d\m petit camp, cl\m générateur de 12 C. V., 
d'une pompe, treuil à rnpcur et tramway pour les haldes. 

T1e premier atelier a été om-crt, il y a Yingt-cinq ans et ln, mine est 
alors restée inactirn ju,,qn' n rno,, époque à laquelle :JI. J. Ellcrbcck a com
mencé l , opérations. La pré:<ente c1irection a exploité clcpuis le milieu de 
1909 et a prorlnit à peu prL•s J.30 harils cle mira façonné <t h1 main . 
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ne force d'une dizaine d 'hommes est employée. La mine est située 
auprès du cheniin principal de Sydenham Bedford. Le mica est hissé gros
sièrement brisé à la mine Kingston Feldspar Co., à 4 mille de di tance où 
il est façonné . 

Lot 6 . -!--Appelé mine Gould Lake et ouvert pour la première fois, 
il y a plu de trente ans, pour du pho phate par I. E. Rolland cle Syden
ham. 

Par la uite, 1'.L\L mith c- Lacey ont acheté la mine et ont extrait du 
phosphate et du mica, retournant les déchets en même temp et recueillant 
beaucoup de mica de haute catégorie qui à ce momnt a pu être employé pour 
l'indu trie des fourneaux. Plus tard, une année de travail à peu près a été 
exécutée à bail, par Webster & Cie, avec une force de trente homme en 
moyenne. 

A partir de cette époque ju ·qu'à avril 1910, la mine a été inactiYe, pui 
a été prise par la Bircl1 Lake 1Iining y:ndicate de Sydenham qui a com
mencé à exploiter les haldes et plus tard à épuisé le maître puit,. Cette 
excavation mesure 115 pieds de profondeur, 12 pied' cle largeur, et 100 pieds 
de longueur et a été foncée sur un filon de fis ure d'apatite de haute teneur 
et de mica a1·ec de la calcite rose et blanche comme matière filoneu e. Le 
mica est ambré doré et les cristaiu;: ont habituellement disséminés dans la 
calcite. On a trouvé des feuillet cle bonne taille et le mica est d'excellente 
qualité. Le filon a une direction du ~ . au . et e t pre que vertical. Le 
puits n'était pas complètement épuisé quand la propriété a été Yi itée mai 
on pouvait mir quelques cristnux de bonne taille, à l'extrémité au nord à une 
profondeur d'à peu près cent pieds. 

-Une grande maison de pension, des hangars c1e taille, etc., sont sur 
cette mine qui cependant n · e~t pa::: pounue de machines, des treuilR à che
nrnx sont employé~ pour le hissage. 

T~e filon a rles épontes nettemPnt tracées et il ll'y a besoin de beaucoup 
de boisage. rne galerie a été menée Je long du filou d'extrémité mériclionale 
du puits et on a l'intention de faire des gradins en remontant dans une di
rection méridionale, car on dit quïl n·y a pa::: de mica et de phosphate en 
profondeur. La largeur rnoye1rne de la mine de rn ica est de 3 pied au nord 
et de 8 pieds au sud du puiti:;. 

La roehe cle tlyke e::;t u11c pyroxénite compacte, gri se, de couleur claire 
et les borcls cle la l'eine sont fréquemment formés cle mita étoilé foncé et 
cl'apabte bleue ayant une structure gnei:::soïde. (Yoir planche XX.Y, page 
123) . 

Il y a clan:; la caleite cle;; cristaux cl'apatitc cle bonne taille, elle e t gros
s ièrement cri~talli ne et cli rée en rhomboïde.· de gra.nde taille: il y a de' 
pyrites clans des enrichissement>: locaux. 

"C'n autre puits a été de:::eendu à 110 piccls sm une 1·cine parallèle à la 
préeéclente et 20 pieds enriron à l'ouest, mais on n'a pas trouré que le filon 
contenait beaucoup de mica . Tl -y a aussi un certain nombre de petite..; exea
Yation;; faites clan. la YCine prineipale au fond clu maître puits, mais elles ne 
parai;;~ent pas aroir donné beaneoup de mica. 

La mine e:t située près cle la ri1·e X. O. clu bra;; >-utl du lac C:oulcl et 
est à .) mille::: à peu près an nord de , ydenham . 'Cu bon chemin minier de 
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2 milles conduit aux ateliers et rattache à la grande route qui sort de Sy
denham. 

Lot E. t . - Vieille mjnc de phosphate, plus tard exploitée par 
\Vebster & Co., pour du mica. En 1900 la General Electri c .Co., a acheté la 
mine et commencé .à extraire avec une demi-douzaine d'hommes. Les tra
vaux ont été abandonnés au bout d'une couple d'années et n'ont pas été 
repris. Il y a beaucoup de puits sur la mine et lm petit camp qui cepen
dant est tout délabré maintenant. Les ateliers avoisinent la mine McClat
chey. 

Lot 8.-Mine McClatchey. Cette mine a été exploitée aux débuts du 
phosphate par MM. l!'reeman et nyder de Perth Hoad qui a ensuite vendu 
à MM. McClatchey et H ayden cle Belleville qui ont commencé les travaux 
pour le mica. 

En 1901, la mine a été achetée par M. J. W. Trousdale, de ydenharn, 
qui a tra,1aillé plus ou moins régulièrement depui s lors, avec une moyenne 
d'une demi-douzaine d'hommes. La mine est sur une petite colline à 200 
verges à peu près de la rive . E. clu lac Gould et à 5 milles de Rydenham. 
Il y a beaucoup de vieux puits sur la ntine, y compris un puit<s cl e 100 pieds 
cl e profondeur, mais il ne s'y est pas exécuté de travail au cours de ce. der
nières années. Les opérations sont restreintes maintenant à des puits cl e 
. urface dont le plus profond est descendu à ...1:0 pieds et consistent à re
tourner les vieilles haldes. ·Ces derni ères ont donné cl'exeellent mi ca . 

Le mica est sur les veines du nord et du sucl qui plongent à des angles 
cliver. à l'est et à l 'ouest et ::;e trouvent clans une pyroxénite compacte, gri s 
verclâ tre recoupant un gnei::;s foncé qui en certains endroits est fo rtement 
grena tif ère. 

Les Yeines, en règle générale n'ont pas une grande largeur et contien
nent, en plus du mi ca, de la calcite blanche et r o e, gro::;sièrement cristal
line, un peu de phoi::phate et beaucoup cl e pyrites . Le i11ica est de couleur 
plu. claire que celui qu'on trouve dans les dépôts Yoi silrn, mai s asser. enclin 
à la structure rubannée. On a trouYé quelques bon. exemples de bordure et 
une e,.:pèce laiteuse :;emblahle à celle qu'on rencontre à la mine 1,acey se 
trom·e clanR nn clcs puits de l 'ouest. Tl y a un e petite pcusion, hangar à 
fac;omiage, écurie, forge, etc., mai s cle machin eR, le hi:;sage se faii:;ant an 
moyen cl'11ne grue à chernl et cle treuil s. Le traYa il a été arrêté clans le 
maître puits en raif<on cle,; embarras aYec l'eau . clc l'in fi ltrati on clu lac et la 
néce,.:,;i té cle pompes pour traYailler à sec. 

Lot ] 0.-C'ette mine était exploitée par :JL Sl oan <le P erth, 11 y a une 
quimaine a ·années . pui,; pa r }J. \\T. :Jfac·e <le 1'alllrnrth. en 1888. 

'En rno, l'Excel ,; ior }fining ('., cle T oronto en a pris püf'RC,;~ i on et a 
exploité \111 an aYee cli x hommes. n ne ,;'ei:;t f a it que cln trarnil cle surface 
et le,: hal<lr,; ont élé retournée,.: : on a ohtemt un peu cle mica. Cette com
pagnie a repri~ leR trarnnx récemment. 

Les ateliers sonl situés sur une arête basRe entr e le lac T,ittl c D eYil et 
le lac· C'lear et s011t <l'accè1; a. ,;ez tlifhcile pane qu'il n\ a pas <le route. 
Tl )' a une clemi -clouzn ine cle puits rlont le plus grnncl a -10 pieclf' cle profon
cleur el lni,.:,;e Yoir cle,; nie],; cle mica bnm cle ta ille rnownne a,.:~ocié à c1c 
gran1les quantités tic phosphate. . 

Le mica et le phosphate existent clam cles fl,;smef' plus ou moins paral-
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lèles supportées par de la pyroxénite, les fissures sont normales à la direction 
de l'arête où elles existent. La pyroxénite paraît atteindre seulement la 
surface en certains endroit , mais les :fissures sont dans le gneiss le long du
quel le mica est déposé. 

Concession XI, Lot 18.-Mine Bear Lake. Cette propriété appartient 
à M. J . H . Roberts de Perth Road et est située à 9 milles au nord-e t de 
Sydenham près de la rive sud ouest du lac Bear. C'était d'abord lille mine 
de phosphate exploitée par M. W. Wallace de Perth Road, la mine a ensuite 
été achetée par le propriétaire actuel en 1900 après avoir été exploitée pour 
le mica sous prome e de vente depllÎS deux ans. 

Le travail a été exécuté par intervalles jusqu'en 1906, quelques hommes 
seulement étant employé , mais le peu de consistance de la roche et l'absence 
d'eau dans les ateliers permettaient d'avancer rapidement. 

Le maître puits a 105 pied de profondeur et a été foncé sur un plan 
incliné sur un dépôt de mica ambré argenté de bonne qualité et de taille 
moyenne, de phosphate vert et de calcite rose. L'existence est sur un con
tact de pyroxénite de couleur claire avec du gneiss, l'allure étant N. E. et 
S. O., et la largeur moyenne du dépôt étant de 12 pieds. On dit qu' il exi te 
encore de bonnes trace au fond du puits et plusieurs veines parallèle 
ont été localisées au N. O., du filon principal et séparées par des distances 
varin.nt de 15 à 50 pieds. Ces dépôt n'ont été exploités en petit et on en a 
itré un peu de bon mica. La pyro~énite est molle et tout le creusage se 
fait à la main san employer aucune machine. Le levage e fait au moyen 
d'une grue à cheval et des godets posés sur des patins de boi . La mine 
est fermée depuis 1906. 

On dit que plus de 200 tonnes de mica grossier ont été sorties de la 
mine. La veine principale a pu être suivie sur une di tance de 1,400 pieds 
à la surface, mai peu ùe travail a été entrepri en aucun autre endroit qu·au 
maître puits. 

Il y a en dirnrs endroit. des paquets de phosphate mais on en a trouvé 
peu dans les ateliers. Il y a beaucoup de puits de surface sur la mine, mais 
la plupart sont effondrés. 

Un déYeloppement sy tématique de l'étendue amènerait probablement 
la production de beaucoup de mica, la plupart du travail fait jusqu'à pré en t 
ayant évidemment pour but d'épuiser les nombreuses indications de surface. 

Lot 20.-Appartient ù Mill. Kent Bros et tones qui ont commencé 
à travailler mr la mine en 1903. Des puit de surface ont culs été excasé , 
aucun ne dépassant 20 pieds de profondeur. Un peu de phosphate a été 
Rorti de la mine, il y a longtemps et la mine a été inactiYe jusqu'à son ac
quisition par les propriétaires actuels. Cinq hommes seulement ont été em
ployé. durant quelques semaines en 1903 et il ne s·e. t pa fait d'autre traYail. 
On dit a-voir extrait un peu d'excellent mica. 

C'oncef'sion XIY, Lot H.-l\fine Birch Lake. La mine a été exploitée 
au début du phosphate par :Ji. :J:\IcKa.y du \Visconsin et a été achetée au 
commencement des qnatre-Yingt-dix par Webster & Co., qui a extrait dn 
mica durant flcux anR et a foncé à 7:5 pied d\m plan incliné de 80 au S. O. 
Le traYail a été arrêté en raison tle la maurnise ventilation qui a Rnspendu 
tout autre trarnil. 
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La mine est restée inactive jusqu'en 1910 où elle a été achetée par la 
Birch Lake Mining Syndicate qui se propose de foncer un puits d'ajr et 
d'élargir le maître puits. 

L'emplacement est à 14 milles au nord de Sydenham et à 200 verges à 
peu près de la rive ouest du lac Birch. Le mica est un ambré doré de bonne 
qualité et est associé à de petits paquets de phosphate vert sur des veines 
fissures N. O. et S. E . dans une pyTOxénite grisâtre claire. L'existence pa
raît être un dépôt de contact et fissure . On trouve le mica en accumula
tions de nids dans un remplissage filoneux de calcite blanche et l'existence 
est très sporadique. La roche encaissante est un gneiss granitoïde rougeâtre 
et la pyroxénite dénote une forte puissance de différenciation. Une route 
charretière de 2 milles relie la mine à la route Sydenham. 

En plus des mines qui précèdent clans le canton Loughborough, un 
dépôt de mica a été exploité par M. F. Foxton, clans la concession VIII, 
lot 7 au début cle quatre-vingt-dix (1) et MM. G. Foxton and Bros., ont 
exploité un dépôt sur le lot 5 cle la même concession, à peu près à la même 
époque. On ne pouvàit avoir aucun renseignement quant à ces mines à 
l'·époque actuelle et il ne s'y est rien fait depuis longtemps. 

Il en est de même pour la ligne Godfrey sur la concession I, lot 2 du 
canton de Hinchinbrooke qui a été ouverte en 1890. 

La miné Amey et Folger travaillée par MM. Folger et Williams, avec 
six hommes en 1892 est située sur la concession VIII, lot 8, et a été inactive 
durant plusieurs années. 

Canton Storringion. 

Concession XV, lot 1.-Appartient à MM. Kent Bros., et Stoness, qui 
ont acheté la mine, il y a une dizaine d'années et l"ont exploitée quelques 
mois ne 1901 et 1902. Les ateliers dont aucun ne dépasse 25 pieds en pro
fondeur sont situés sur une pointe cle terrain qui s'avance clans le lac Buck, 
la veine maîtresse descendant sous le lac. Un peu <l e phosphate accompagne 
le mica qui est un bon ambré argenté et existe sur des fissures d'une pyro
xénite normale. 

Lot 15.-Cette mine a été ourcrte par MM. Smith et Lacey, pour du 
mica pour les fourneaux, il y a vingt-cinq ans et a été exploitée, par inter
mittence durant trois an par une demi-douzaine d'hommes. 

D'autres exploitants ont exécuté du travail sur une petite échelle jusqu'à 
ce que la mine fût achetée par la General Electric Co., le ou aux alentours 
de 1900. Les propriétaires actuels n'ont rien fait jusqu'en 1910 où quelques 
puits furent épuisé et des hommes engagés pour prospecter durant plusieur~ 
semaines. :Jfai les résultats ne furent pas très fructueux et les travaux 
avaient cessé quand nom avons Yisité la mine en Reptembre. 

1 Ann. Rep. Ont. Bur. :Mines l , 189, p. \!45. 
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. Les ateliers con istent en un certain nombre de ciels-ouvert et de puits 
creu és dans une arête basse de p)TOXénite où il y a de filon parallèle· de 
mica ayant une allure ?\. 10 O. et une moyenne de quelques 5 pied de lar
geur. Ces filon qui sont au nombre cle plus d'une douzaine, ont par inter
Yalles de 20 à 50 pieds et ont été exploité au moyen de ciel -omerts sur 
l'est de la mine; tandi que, plu à l'ouest, des puits et de tranc].iées ont été 
creusé sur la crête de l'arête et pou sée ~ une profondeur d'une cinquan
taine de pieds. Là, les filons ont une moyenne d'à peu prè 7 pieds de lar
geur et plongent 80 E·. Toutes les veines contiennent un remplissage c1é
compo é tendre, c1e calcite fortement imprégnée c1e pyrites à la désagrégation 
de quelles est due la matière filoneuse. Le mica, clans le portion supérieures 
des veines a aussi été attaqué par l'acide, est blanc.hi et mou. eux, et frotté 
dans la main devient un ama de petite écailles blanches. Dans le atelier 
plus profond où le mica est frais et intact a couleur est ambré· . .clair et la 
qualité est bonne. 

La pyroxénite qui borde les filons est aussi, en règle générale, décom
posée et couleur jaunâtre. On n·a jamais employé de machines dans la 
mine qui produit un mica de petite catégorie, où l'on trouve rarement des 
cristaux de 10" de diamètre. 

Canton Hinchinbrooke. 

Concession I, Lot 15.-Quelques petits affleurements cl\m mica prnsque 
noir existent da11S ce lot. I1e · cri staux sont dans du quartz ma if et parai -
saient être de l'espèce Haie cle la biotite. Il ne s'est pas fait de tra,·ail nr 
la mine. 

Concession ll, Lot 28.-Cette mine a été exploitée durant quelques 
mois en 1 98 par :J1. B. Folger de Kingston qui a extrait trois tonnes de mica 
grossier. Le puits le plus profond est descendu à 20 pieds. En 1908, il'L 
J. Ri chard ·Oll, de Kingston, a trarnillé la mine quelques mois pour le phos
phate et il lle s'y est pas fait d'antres trarnux. 

Canlon Berlford. 

Conce,,:;ion LL, Lot ,) .- Apparti ent à la Bedford J.Iining Co., de K ings
ton. I,a mine a été prirniti\'ement exploitée en 1 96 par :JI. F. Folger, qui a 
installé lm petit géllérateur, pompe à Yapcur et grue et a sorti à peu près 
sept tonnes de mica -façonné à la main . Eu 190,, :JI. R. Orser de · yclenham 
a con1rncncé à extraire a1·ec :;ix hommes et a continué durant trois mois. re
prenant le traYail en 1909, pour une période analogue. Quatre tonnes de 
mica ont été produites. 

M:. )fcDonald de Toronto a exécuté une couple de moi" de tnwail en 
1910 et tiré quelque;; barils de mica fa\;onné. 

T,a mine c:t à ;3 millef; cle la gare <le Bedford . ur le chemin de fer 
King,,ton et l'>crnbrooke et près de la. ri1·e clu lac Thirty-hlancL ·Le,: ~te
liers étaient humide: en raison de lïnfilfration de l'eau cln lac et clern1ent 
être pompés continuellement. 

Voriginc clu rn iea paraît être cl ne à une ~éric cle clyke~ acide , compo:é~ 
clc fclchpnth gri" et qunrtz, en proportion;: Yari ablc. et a:·ant le carader 
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d'une aplite grossière. Ce. dykes ont une allure droit de l"E. à l'O., et plon
gent à cle petites inclinai ons de la verticale au N . et ., la largeur variant 
de quelque pouces à 5 pieds. Dan. 1e puits du sud ou excavation maîtresoe, 
le <lyke Yisible avait-± pieds de largeur et plongeait de 80° au S. Les irrup
tion recoupent un encai sement cle calcaire blanc cristallin qui est décom
posé et friable le long des contacts. Le mica e t sur les conta ts, aussi bien 
qu'en petit. füets s'élançm1t clans le calcaire et même dans une certaine 
mesure, jusque clans les clykes eux-mêmes. (Voir Fig. 39). 

Fra. 39.-Coupe dans le dépôt de mica, lot 5, co11ccssion lI, Canton J~cclforcl , Ont. 

a, calcaire cr istallin : g, clyke acidr de raractèrr aplitique contenant quelque mica; 
m, mica dépo é k long de~ contacts ; ml, petit mica sur 1 s jointures 

et les fissures clan le calcaire. 

Les criRtaux Ront de taille mo~·enne, <le couleur hlaneh rttre et assez 
claire, légèrement obsrnrcis vers le;; bords et r essemblant à ceux de la mine 
Hi chanl>:on, lot 1, Concession X, clu Canton JJ{)u ghborough. T_,ïnuption 
a été accompagnée <le la formation de di 1·ers minéraux secornlaire~ compre
nant l'a di nolite g ri se et la tremol i te, en agrégat ma,;Ri YCrnPn t Abrc11x et coli
minaire~. et de hi YésuYianitc brun fo11cé; tand is que bem1e011p de tourma
line brune, cle quartz cri stallin et ma s,.,if et cle pyrites ont été inj ectées dans 
le ealcaire adjacent. 

] , mica est très chu et hri~ant. et pré;:;ente peu cle Yalcur pour les em
ploi;: électrique>:. 011 ,.,·en sert surtout j)Olll' les fonrnE'<lllX. ( -l l l' particularité 
notable cle er rnii1éral e. t q11e les feu illet" 1111c foi. fcncl11s érncttrnt heauc:oup 
clr ~ulfure d 'hyclrogène. 

C'onre~. ion IY. Lot , .- -\.ppartient ;\ )DL ·william~ et .\.cl am" cle To
ronto. l ,a mine n été exploi tée pour la première foi,;, il y a seize mmées, 
pa r ::\f. E. ~mith clc Prescott, rt en 1898 par :JI. Fergu~on cle l\ingAon qui 
a fait clc l 'exploitation intermittente clnrant une co11plc <l'mmécs. .En 1905, 

13 
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le propriétaire actuel a acheté la mine et dirigé les opérations durant cinq 
mois. Il ne 'est pas fait d'autres travaux. 

Le dépôt est as ocié à lm dyke de pyroxénite trè étroit, de couleur vert 
clair qui forme une bande entre le gnei s et le calcaire cristallin, le mica 
étant dan de la calcite gros ière entTe la pyroxénite et le calcaire et au'si 
dans une mesure moindre dans le calcaire lui-même. (Voir Fig. 40) . 

NW ni m P S.E · 
FIG. 40. - Coupe dans le dépôt de mica, lot 1 ï , conce sion IY, Canton 

Bedford, Ont. 

gn, gneiss ; c, calcaire cristallin ; P , dyke de pyroxénite avec nids et veines de mica 
(m); ni ', mica déposé dans du calcaire auprès du contact. 

Le mica est un ambré argenté clair et se distingue principalement par 
la structure de sa bordure. La plus forte proportion des cristaux trouvé 
laisse voir cette particularité et ouvent a un dyke notoire. La planche 
XXIV (page 220) laisi-;e voir un pécimen de mica de la mine. 

On n'a pas remarqué de phosphate, mais de petites quantités de ma
gnétite sont quelquefois dans le calcaire prè. du contact de pyroxénite. Ce 
dernier a une allure X. E. et S. O. Un certain nombre de puits ont été 
excavés, la plupart, petits. L'exca1ation maîtresse est à l'extrémité nord de 
la mine et est pourvue d'un collet boisé carré: on n'a pas pu s'a tuer le 
la profondeur mais on dit qu'elle dépascs 50 pieds. Quelques bâtiments de 
mine sont sur la propriété qui e t à 3 mille de Fermoy. 

Concession Y, Lot 13.-Cette mine a été très exploitée depuis 1 98 par 
la Frontenac ::\Iining C'o., llDI. .T . et J. , ton es et le- propri 'taires MM. P . 
et W. llfurph)· c1 Fermoy. Le premier nommé a exécuté la majeure partie 
du trarnil fait et a ces. é en 1909, depui lors la mine e t inactive. Dn dyke 
de pyroxénite contenant une veine de mica ambré foncé a ~ . ocié à de petite 
quantité de phosphate vert est en concordance dam; le gneiss qui a là une 
allure droit X. E . - R. O. et plonge de 3 ° . . E. Les épontes de la veine 
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sont faites d'un pyroxène broyé, vert clair, mélangé à de l'amphibole vert 
foncé, du quartz et du feldspath. On voit peu ou point de calcite à la sur
face, mais la quantité augmente en profondeur. Il y a dans le filon des 
pyrites en grandes quantités et beaucoup de dykes d'aplite rose recoupent 
la formation perpendiculairement à l'allure. Les cristaux de mica sont de 
taille moyenne et se fendent facilement, assez fortement broyés à la surface, 
ils augmentent en qualité en profondeur. 

Le dépôt a été suivi jusqu'à une profondeur de 60 pieds au moyen d'un 
puits incliné, du fond duquel on a mené de courte galeries. La largeur de 
1a veine au fond du puit est de 4 pieds. On n'emploie pas de machines 
sur la mine où l'abatage s'est fait sans s'occuper de l'avenir. ~ La mine est à 
5 milles de Fermoy . 

.Concession VI, Lot 30.-Mine Bobs Lake ou Taggart. La mine a été 
d'abord exploitée par M. Taggart de Westport en 1897. Les travaux ont été 
menés par intermittence durant trois ans après quoi la mine est restée inac
tive jusqu'en 1903 où elle a été achetée par MM. Kent Bros et toness. Ces 
derniers sont les propriétaires actuels et ont travaillé neuf mois par année, 
depuis qu'ils en ont possession. Un rendement total de plus de deux mille 
barils de mica grossièrement cassé est consigné. Le travail a été exécuté 
sur une série de veines parallèles de mica ambré foncé dont les cristaux sont 
som·ent de grande dimension. Un incli vidu pesait 2,250 livres et sa ma
jeure partie était du mica Yendable. 

Le mica est as ocié à de petites quantités de phosphate vert, de calcite 
rose et est sur de petites :fissures d'une pyroxénite foncée . Ces filons de :fi -
sure ont en moyenne 2 pieds cle largeur, leur allure est N. O. - S. E., et le 
plongement 78° N. E. Ils sont espacés cle 8 à 15 pieds et ont leur plus 
grande largeur au nord-ouest, paraissant s'amincir à rien clans une direction 
sud-ouest. 

Les veines ont été exploitées au moyen de tranchées individuelles étroi
tes, larges de G à 8 pieds, ayant une longueur d'une cinquantaine de piedR 
et une profondeur rniximum de 60 pieds. 

Les ateliers sont situé à quelques centaines de pieds de la rive du 
bras Muel Bay du lac Bobs, les veines ayant une direction à peu près paral
lèle à la ligne du rirnge. Deux petites arêtes de cendent jusqu'à l'eau, sé
parées par une petite dépression profonde cle 60 pieds. Les ateliers sont 
situés principalement . ur rarête de l'est, bien que des affleurements consi
dérable aient été lorali . és aussi à l'ouest. Par suite cle la proximité du lac, 
les puits se rempli . sent assez vite au printemps et il faut toujours pomper. 

La mine eRt rn unie c1 'un générateur de 18 C. Y., de cl eux pompes Ca
meron, et de grues à tambour ordinaires. Un camp comprenant les lûti
mcnts clc mine onlinairr", les hangars cle f?çonnage et une pem;ion po1l\'ant 
receYoir ,·ingt hommes a été construite. Le mica c;:;t cassé gro";:;ièrcment à 
la mine et transporté de l'autre côté du lac, d'où il e~t eharr.ié à sept milles 
de là jusqu'à la gare cle Olclen cln chemin de fer Kingston à Pcrnbroke, et 
e:qJéclié aux atelier;;; de façonnage ù King,.dm1. 

Les épontes clef: filonR ~ont quelqucfo i ~ tapis~écs c1e eri:::taux cle pyroxène 
bien formés et il }' a de la scapolitc en grande quantité, mélangée nec clu py-
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roxène et aussi en agrégats cristallins clans cles géode , clans leR murs (soir 
plru1che XXX) . La clatolite est ma ive, de forme poudreuse et se rencontre 
en abondance clam une des veines. n trait particulier de l'exi tence est 
que le mica qui jusqu'à 35 ou 40 piecl en descendant se renconfr3 particu
lièrement clans le chevet, pa se en cet endroit au toit. Le filons parai ~ent 
s'amincir en profondeur et on ]es a sui,'is jusqu'à 50 pieds, puis abanc1om1és. 
Des filons d'aphte rose recoupent la pyroxénite et ont une di.rection sembla· 
ble aux mine de mica. La mine emploie une moyenne de quinze hommes. 
M. toness qui a dirigé la mine Stones durant un grancl nombre d'an
nées est chargé ·de la mine et a exécuté tout le travail. Le dépôt e;;t 
unique, quant au nombre de veines et à leur proximité relatirn et .fournit 
un exemple d'endroit où l'abatage outerrain serait favorable par direction 
transversales et gradin . 

Lots 35, 36. - Appartenant à :M. J ames Holley de Crow Lake et a été 
exploité ur une petite échelle par cliverses per onnes au cour de- cleux der
nières années, et a donné une bonne quantité de bon mica. 

Concession VII, Lot 19.-Appartient à MM. W. et D. Robi on de Fer
moy. Ce dépôt a été exploité en 1908 par MM. Mcintyre et McBelton, en 
1909, par M•J\f. A.clams et toness. Quelque petits puits ont été e:mwé 
sur un dépôt de surface de mica ambré foncé de petite taille, entre de la 
pyroxénite foncée et clu calcaire cristallin . La veine est bien nette et la 
largeur moyenne e t de 4 pieds. Elle peut être suivie sur une grande dis
tance à la surface mais a été excavée en trois ou quatre endroits selùement. 
Le puits principal a 15 pieds de profondeur et découvre une matrice cl"apa
tite blanche, gro sièrement cri talline où se rencontre le mica, cle petites 
quantités cl'apatite vert foncé, bien cristallisée et cle gro. paquets cle pyrite, 
ce dernier minéral existru1t aussi en petits cristam:: di . éminés clan le dépôt. 

Il y a aussi de ]a pyrrhotine et des cristaux bien formé de titanite a. so
ciés au pho phate. De cristaux de pyroxène terminés aux deux extrémité;; 
:e Yo ien t quelquefois encashés clans la ca1cite. Le contact a. un,:> direction 
X. E. - S. O., et autant qu'on en peut juger plonge légèrement au -T· O. 

Le mica se décompose rapidement à l'action atmo, phérique, en rai :;;on 
de la quantité de pyrite qui. exi.. te dans Je. dépôt. 

Concession YIIT, Lot -±.-Cette mine appartient à l!DL Tett Bros .. de 
Bedford )Iills qui ont attaqué 1111 dépôt considérable Cie mica en 1 ~Hl . Le 
tra.Yai.l a été eo11tinué durant clix-huit moi;; aYec une équ ipc mo~·enne cle· dix 
hommes et a été, depuif:, repris par interrnlleR. La mi ne a été finalement 
fermée en 1908. Le puits le plus profoncl est clescenclu à 9.'5 pieds et à eette 
profondeur, on dit que le rni.ca s"est rétréci. et a ces é cl'étre profitable, ee 
qui est la raiRon pour laquelle la mine a été abandonnée. Plusieur,;; puitR 
plus petits ont été ou\·ert,.; i;ur des Yeines parallèles, mai s on y a trouré peu 
cle mica, le (lépôt princ-ipal étant clan. le filon le plus oriental. 

La clirection clc,; filons est X . :30° O. et ils plongent légèrement ~ l'ouest, 
la winc princ-ipale étcrnt inclinée de ~8° à l'ouest. 

Les puits ont tofü été ourerts ~ur mm étroite Yalléc d\me profondeur 
cl"unc centaine de pied;:, le~ bâtiment;: primipaux, Ra uf la ehambrc mi généra
teur qui c~t ù côté <ln rnnîtrc puits étnnt Rnr l"arête au-dei;Rn>:. Le cren,::age 
>:c fait ù la main, le générateur adionnant la pompe. 
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PLANCHE XIII. 

Yuc du puits de la mi11e Bob Lake montrant la largeur rno,n•nn • <les filons, lot 30, 
concetision YI, Canton Bedford, Ont. 
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Le mica e t de taille moyenne ambré-rougeâtre a socié à de la calcite 
blanche à un peu de pho phate, de pyrite, et de pyrrhotine, sur des filons de 
fissure dans un clyke cle pyroxénite vert gi:is recoupant le gneiss rouge. Ce 
dernier a une allure N. 60° E. avec un plongement N . O. La pyroxénite 
est gros ièrement cristalline avec des géodes qui sont tapis ées cle cristaux 
cle pyroxène comblées avec de la calcite. La mine est à 8 milles à peu près 
au sud-ouest cle Bedford Mills et est reliée -à la grande route par une route 
charretière, cle 4 milles de longueur. 

Lot 6. - Cette mine a été prospectée à la surface par diverses personne , 
dans le passé. En 1910, M. S. Orser, cle ydenham, a obtenu un bail des 
propriétaires, MM. Connors & Daly cle Bedford, et a commencé à exploiter 
avec six hommes. 

Quand elle a été visitée la propriété était en prospection et plusieurs 
bonnes indications cle mica étaient à découvert. Le mica est foncé, ambré, 
de couleur vineuse, d'assez bonne qualité et cle taille moyenne. Il est en 
nicl et fissures le long des contacts de la pyroxénite et en éperons avec le 
gneiss granitoïde rouge. Ces zones cle pyroxénite varient cle quelques pouces 
à qlùnze pouces et on en trouve clan presque toute la propriété. La calcite 
fait relativement défaut, le mica étant associé à cle la capolite blanche et 
décomposée. Il y a beaucoup cle puits de surface épar sur le dépôt, le plus 
profond étant descendu à 40 pieds. Si l'on en juge par les indications de 
urface, la mine promet, quoique le mica ne soit pas cle haute catégorie. 

Concession LX, Lot 7 E. t. - Mine Antoine. Cette mine est à quelques 
centaine cle verges de la rive suc1-est clu bras occidental clu lac Big Devil 
et à 25 milles de Sydenham. Elle est la propriété cle l\11\1. Kent Bros., et 
Stoness, et a été exploitée la première foi. durant quelques moi s par :M. T. 
':Daggart avec trois hommes. MM. Webster et Jones ont ensuite extrait par 
intermittence durant quelques années, après quoi M. Lewis a traYaillé quel
ques emaines. En 1906 et 1907, Kent Bros ont employé une demi-douzaine 
d'hommes sur la mine et ont construit uB.e pension, cles grues, etc. M. Jones 
a depuis fait un peu cle travail en 1909. Un puits d'une profondeur cle 65 
pieds a été excavé et mesure 70 pieds ùe longueur et 20 cle largeur. La par
tie principale c1u puits a 40 pieds à peu près cle profondeur et, de là, une 
galerie part cle l'extrémité S. E . et est prolongée à 25 pieds au X. O. I~e 
mica est ambré, cle couleur claire et exi. te en cristaux de petite taille épars 
clans la calcite blanche comme matière filoneusc clans tme fissure clc pyroxé
nite normale. La veine a une largeur moyenne de -!' 6" et Ya clu X. O. au 
S. :@. avec un plongement de 75° au S. O. Le mica était façonné sur la 
mine et transporté en bateau de l'autre côté clu lac, d'où il était charrié à 
\\estport. 

Concession XI, Lot 10.-- Appartient à l\1. W. Poole, cle Frceland. Di
ver es personnes ont fait du trarnil Rur cette mine au cours des \'Ïngt der
nières années, mais ur une petite échelle. Le dernier exploitant a été }f. 
Or er cle Perth Roac1 qui anit un bail de la mine et a extra it par intermit
tence durant 1910. 

Le gisement est une fissure irrégulière et de la nature d'un nid et c01;
tient de petits cristaux cl\m mi ca dur et cas;cant, aRsocié à <le la calcite bhrn-
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che, grossièrement cristalline, où il y a c1e grandes quantités de pyrrhotine. 
Le cristaux de mica sont toujours de petite taille, c1épa~sant rarement 5" 
par le tra\'ers, . ont c1e couleur brunâtre et tacheté c1e fer. De petites taches 
et pellictùes c1e spécularité ou de magnétite sont entre les lamelles. Il n'y a 
pas c1e pho phate clan le filon, qui uit une marche irrégulière c1ru.L une 
roche rubannée très dure et compacte composée en majeure partie c1e pyro
xène et de quartz. Le c1yke a une couleur du gris au bnm et Tecoupe un 
en~ai. sement c1e calcaire cri talliu . La série entière est fortement envahie 
par de filon de grnni te gris postérieurs. 

Il n'y a qu'un puits qui atteint tme profondeur c1e 20 pieds et fait voir 
à la surface une veine étroite qui plonge rapidement pui prend une position 
horizontale au fond cle l'excavation. Les cristaux cle mica sont remarquables 
pour le clivage excellent et leur contours. La tructure de bordure n'est 
pas rare . Il n'y a ni bâtiments ni machines sur la mine. 

Lot 27.-Appartient à 111. W. J. Webster d'Edmonton. L-a mine a été 
exploitée en 1900 par M:. T. 'l'aggart et en 1903 par M. D. Ripley cle West
port. Quelques emaines de travail seulement ont 1été exécutées urtout cln 
genre c1e prospection et l'on dit qu'il n'y a pas été expédié de mica, bien que 

_ plusieurs bons prospects aient été locali és et ui vis ià quelques pieds. 

Concession XIII, J.Jot 4 E. l-Appelé mine Stoness et appartient à 
l\UL J. W. Stoness et Kent Bros., de Perth .Road et Kingston. L'a mine a 
été d'abord exploitée, dans les soixante-dix par M:. Stone s qui a extrait du 
phosphate. Il y a quinze ans, les propriétaires actuel ont commencé à ex
traire du mica et ont continué sans interruption durant ept années avec 
une équipe de vingt-cinq homme . La mine est inactive depui huit ans, 
mais il y a quelque apparence que le travail cra repris dïci peu c1e temp , 
si le prix élevé se continue. Le travail a été exécuté dans un puits incliné 
profond de -±50 pieds et s·a-platissant cle -±2° \à la urface à 20° au fond, la 
moyenne étant en\'iron 30° nord. Ce puits, ou abatage a 15 pieds de largeur 
et 30 pied. de longueur et suit un filon de mica associé à clu phosphate ro ·e 
et de ealcitc ro. é:; li groR grain, la largeur moyenne étant de 10 pieds. Le 
gi;;:ernent e~t du genre eontad et se trouYe sur le toit d\me py-roxénitc gri
. âtre clair eoiffée de gneiss granitoïde rouge, la direction étant X. E. et •. O. 

T ... e mil·a est un excellent ambré argenté clair, les cristaux sont c1e 
moyenne taille et épars dans la matière filoneuse de calcite. On dit que le 
fond <lu puit" laisse 1·oir ell(·ore de bonne,; indications de mica, a:::sez fracturé 
cepe]l(la nt. On c-a lrnle que lorsque la rn ine était en plein fondionnement, 
elle cl0111Hüt un renclement moyen flc Yingt barils de mica gro;;sièrernent 
ea. sé par :::ernaine. ]A~s atelier" ~ont à quelque::: centain e~ cle Yerge;; clu lac 
Buck et à 19 mille: enYiron au nonl-est <le Sy<lenharn. une route carro,.:
sable <le 2 mille:-: reliant la mine à la route Sydenham-Xewboro. 

Le:-: atelier,; :-:011t aérés par cl e~ Ya>'i:-Jas penchés hermétique~, de 20 pieds 
<le 1011µ:11eur, en éc·helo11:-: <la11s lr c·entre rlu puits et le lonp; de~qnels une 
tll'."l'PIHJrie H été placée <ll"l'l" au f;OJl1111cl lllle benne gnitlér. rn grand Camp 
comprrnant une pension, cle~ hangm-_ à mica et un che1·alement aret: généra
tem c',.:t in ,.,ta llé sur la mine. T.e mic·a, la roche, etc .. sont hi:-::::és en petit 
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wagonnets jusqu'à une plateforme en bois érigée à l'entrée du puits. La roche 
était culbutée de la plateforme ur la halde et les wago1mets contenant du 
mica étaient amenés en arrière sur une voie inclinée, jusqu'aux hangars à 
mica auprès du chevalement. 

Lot 6. - Appartient à M. J. Smythe de Kingston, qui l'a exploitée en 
1899-1900 avec 8 hommes. Diflîérents locataires ont traYaillé par interYalles 
depuis cette époque, et MM. H. et C'. Oampbell de Perth Road prospectent 
actuellement et retournent les vieilles haldes. Cette mine avoisine celle de 

toness au nord et présente le mêmes traits géologiques. Un grand gîte 
de calcite bl_anche entre des épontes de pyroxénite contient du mica en petits 
cristalL\'. le lonrr du contact et il y a dans l'amas de calcite quelques cri taux 
épars. 

Le mica est de faible qualité beaucoup gâté par de enclaves de calcite 
clans le cristaux et entre les lamelles, une grande proportion perdant toute 
sa valeur pour cette raison. 

Le filon Ya N. O. et S. E . et la largeur est irrégulière. La veine visible 
clans le mfil.tre puits qui a 25 pieds cle profondeur mesure une largeur de 15 
pieds à l'extrémité S. E . de l'excavation et se rétrécit à quelques pouces à 
l'extrémité N. O. 

Une galerie a été menée du fond de l'excavation clans une direction sud
est et un puits a été foncé plus loin pour essayc.r de capter la galerie. Il y a 
un grand nombre cle moindres puit de surface dont auc1m ne donne d'in
dices de grand dépôt. 

Can/on Oso. 

Couce sion Y, Lot 2.-Cette mine a été prirniti,·cment exploitée par 
MM. lïilson et Mdfartin de Perth, pour le phosphate, il y a une ringtainc 
d'années. En 1905, la Gcncral Electric Co., a acheté la mine et l'a trantillée 
durant un an. 11 ne s'y est pas fa it c1'autre travail. Le mica est de l'es
pèce très foncée et les cr istaux sont très fracturés et contournés, une grande 
quantité n'ayant pas de nleur. De gros gltes cl c phosphate compact rouge 
accompagnent le mica et ont été extraits mi rnovcn de ciels onrnrts et clc 
galeries menées clans le flanc d'une arête escarpée ;le gn eiss foncé aYcc bandes 
intercalées de ·alcairc, le tont recoupé par un régime de clykcs· de pyroxé
nitc clc couleur foncée. T.es lots YoisinR le long de la même arête ont été 
exploités par di,·cr~ pl"opriétaires sur llllC petite échell e ponr clu pho,.:phale 
et les c-onclitiom: géolog ique,; ,;ont analogue;: à ce qu i précède. 

C'once~sion y n, l,ots 2 et 3 .-~ \ pparfü•nt au ]) l' 'l"oYc! clc Syclc11 li am, 
et a été exploitée pmn la prcmi(•rr foi". il y a 11 0111bre cLrnnées par :1[. T. 
Cookc clc ITanow·"mitli pour le 111it·a et le pho;:phate. T.c propriétaire a tra
nillé quelque" srrnaim•,; pom clu rnirn c11 rnn.ï et il ne "'e;:l plu" fait d'ex
traction. On clit qu'on a tiré une ho1111c quantité tlr rni('<t cles ateliers qui 
con,.:i,.:tt•11t "L'nkrne11t en puits tlc $mface et ~onl ù H· mille ù l'c"t clc C'row 
Lake, P. O. -
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Concession VIII, Lots 1.. 2, 3.-Cette mine appartient à M. James 
McEwen de Bolingbroke qui signale de bonnes indications de mica sur de 
veine q1ù ont été travaillée ur la conces ion IV, lot 2 E . t du canton 
South Sherbrooke et qui traversent aussi l'étendue précédente. Le dépôt 
a été exploité jusqu'à présent. 

Canton Portland. 

Concession X, Lot 1 E. t.-Cette propriété appartient à M. J. Redmond 
de Holleford. Quelques puits de urface ont été creusé en 1909 par MM. 
Reamer et Solliday de Sydenham, mais les travaux ont été bientôt aban
donnés. 

Le mica res emble à celui de la mine Robertson. Il y a un petit dépôt 
de mica ambré dan le nord du lot et on l'a exploité sur une petite échelle. 

n dy.ke de pegmatite rouge a aussi été excavé jusque près du chemin et 
on a extrait plusieurs tonnes de feldspath de bonne qualité. 

Lot 1, O. t . - M. G. Smythe de King ton a exécuté du travail ur cette 
mine il y a trente an et s"est procuré une quantité de mica qui a servi pour 
l'industrie des poêles. En 1900, MM. Freeman Bros., de Harthington a ex
cavé quelques puits de surface. On n'a pa es ayé d'autre travaux, mai la 
General Electric Company a employé quelques hommes ·à retourner les hal
des dans l'été de 1910 et on sait qu'une quantité de bon, mais petit mica 
a été recueilli. 

Le plus grand puits a -15 piec1s de profondeur et a été creusé sur une 
distance de 60 pieds sur une veine allant c1u N. E. ou S. O., avec un plonge
ment de 85° S. E ., la moyenne de la largeur étant de 4 pieds. Le mica qui 
est de l'espèce jaunâtre et brisante et a sez enclin à la tructure rubannée 
est en contact entre la pyroxénite grise et le granite aYec de la calcite et un 
peu de phosphate comme remplissage de filon. 

CO~ITÉ DE LANARK. 

Can ion North Burgess. 

Conces ·ion V, Lot 3. - Ancienne mine de pho phate qui. a été ex
ploitée pour le mica en 1893 par MM. Lewett et Davis aYec sept hommes 
et ensuite, par diYerses personne pour c1e courtes périodes. La Dominion 
Improvement and Development Co., a acqui la mine en 1905 et a eu six 
hommes au trarnil durant quelques semaines, à la fin de 1909, mais les ré
sultats ne paraisi;ent pas avoir été bien atisfaisants. Le mica est ambré 
foncé et très broyé, il est dans un peu de pho phate et de calcite en filons 
parallèles, ayant une direction du nord-ouest au sud-est et située à 100 Yer
ges de la riYe c1u lac Big Rideau. Les ateliers ne ont pas considérables le 
pui le plus comiclérable a:ran t 50 pied de profondeur. 
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Lot 4.-Autre mine de phosphate qui a été exploitée pour du mica. 
Elle a été travaillée pour la dernière foi en 1901 par MM. Watts and Noble 
de Perth, à bail de M. Rogers à la propriété duquel appartient la mine main
tenant. Les ateliers sont situés à 60 pieds à peu près de la riYe nord du 
lac Big Rideau et consistent en une demi-douzaine de puits étroits creusés 
sur des veines parallèles de mica ambré très foncé ayant une direction du 
nord-ouest au sud-est et à 10 à 15 pieds de distance. 

Le plus profond de ces puits est descendu à 70 pieds, le re te étant 
Reulement des excavations sans profondeur dont la moyenne ne dépasse pas 
5 pieds. 

Du gneiss foncé épare les filons qui paraissent associés à des éperons 
;·u·cils de pyroxénite dont la largeur dépasse rarement trois pied . Au nord 
de ces ateliers, un grand puits a ébé creusé sur un filon de calcite blanche, 
plwsphate et mica foncé brisant. 

Cette veine a une allure de l'est à l'ouest, plonge 30° nord et a été ex
ploibée ur une longueur de 25 pieds et jusqu'à une profondeur analogue. 
11 n'y a pas de bâtiments ur la mine et on n'emploie jamais de machines. 

Lot 8.~Cette propriété appartient à la . uccession Rogers, et M. Rogers 
l'a exploitée durant quatre mois en 1907. Il ne s'est pas fait d'autres tra
vaux .actuels. Beaucoup de puits sans profondeur ont été excavés sur des 
nid et veines de mica ambré argenté existant avec de grands gîtes de cal
cite rose dans une zone de contact entre la pyroxénite et le gneiss. 

Le puits le plus profond est rendu à 50 pieds, large de 5 pieds et a été 
excavé en ciel-ouvert sur une distance de 70 pieds le long d'un filon nord-sud 
ayant un plongement de 70° O. à l'extrémité méridionale du puits, un puits 
boisé de 5 x 4 pieds a tété construit comme voie de halage. Des supports 
ont été in érés à 25 pied de profondeur et une plateforme a été installée et 
le mica a été extrait par gradins le long du filon. Cette veine suit une di
rection du N. au . et contient un mica de couleur plus claire que celui 
d'autres filons. 

110t 9.-Appartenant à la Dominion Improvement and Development Co., 
représentée par M. Edward Smith de Prescott. Le premier trarnil exécuté 
sur le mica date de 1898, par un syndicat représenté par M. J» Rogers cle 
Perth qui a miné par intermittence durant quelques année.'. En 190± la 
compagnie qui précède a acquis la propriété et commencé les travaux en 
1909 avec une demi-douzaine cl "hommes. Le travail a été poussé clepui:-, 
sans interruption. 

Il y a neuf puits, variant en profondeur cle 25 à 50 pieds et ouverts sur 
une érie de veines parallèles clans une pyroxénite grisâtre recoupant du 
gneiss rouilleux. Ces veines contiennent des nids et des paquets de criRtaux 
cle mica ambré argenté clair accompagné cle calcite ro e et d'un peu de phos
phate vert. Elles sont à des espaces Je 15 à 20 pieds et ont une allure X . O. 
et ~ - E., et paraissent perpendiculaires à la direction du clyke cle P>"roxénite 
qui suit la direction X. E. et S. O. üu gneiss, plongeant un peu 80° S. E. 
Dans un deR puits de r est, on a trouvé un grand nid d"hématite, le minerai 
étaJlt parsemé de cristaux de mica. 
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La mine est munie d'un générateur vertical de 15 . Y., treliil à Yapeur 
et perforatrice dont aucun ne fonctionnait quand la mine a été Yisitée, de 
treuils à chevaux et une perforatrice à double marteau étant seule employée. 

p p 

V ,. 'I.,.. .. 
y y V 'Io 

,. 1\"' ,. y 

V /\ oJ V 

p !Jll.' gn N.E 
Frn . 41. - Coupë du dépôt de mica, lot 9. concess ion Y, Canton Xorth Burgess, Ont., 

montrant le r égime de dyk'es de pyroxénite parallèles {P) 
a>ec veines de mica {m); gn, gneis . 

Lot 10.-Cette mine appartient à M. J . Mahon de Rideau Ferry et 
e t à un quart de mille à l'ouest de la mine de Smith, sur le lot 9. 'était 
autrefois une mine de phosphate qui e~t restée inacfo·e jusqu'en 1908, époque 
à laquelle le propriétaire actuel a commencé à traYailler avec trois hommes 
et a continué par intermittence jusqu'à pré ent. Les atcLers actuels sont à 
quelques rnntaürns clc pieds au su Ll-ouest deg vieux puits à pho. phate ·ur une 
petite coulée qui a été affouillée par l'eau le long d\me ligne de nids dans 
une pyroxénitc Yert foncé . C'es nids ou cheminée. ·ont reliés horizontale
me11t par d'étroites fi,:~urc:< et sont remplis cle ~rros gîici' de calcite rose où 
sont clissém iné,; de,; c·ristaux de mica. Ces tlernier. sont cle belle qualité de 
mica ambré bigarré foncé et d'assez petite taille, la moyenne étant de 2" X 

3". rne profonrleur en peu pr0s 30 pieds a été atteinte dans un petit puits 
foneé clans le plu,; grarnl des nicl,; et plu~ieurs exo1Yations ont été exécutées 
sm· Lüignement de la Yeine. La direction clu ehapelet de nicls cgt O. 1.3° • ' . 
et les in cl ic·ps tendent ù montrer J'exigtence de rn ri tés f:crnblables ù une pro
fondeur rnn~iclérahlc. Le fait que l'eau 11e s'accumule jamai~ dans les ate
li ers, mais cfü:paraît immédiatement clans le sol est llll indi ce tr'>s favo
rable. Ln peu c1e phof"phatc arcompa~nc le mica. L'exploitant achiel a 
sorti une Yalcnr cle ~H,000 cle mica, clans l'espae:e cle quelques moi· t il 
n 'cst paf: tlontcux qu ïl ~erait rémunérateur de procéder à un dheloppe-



No. N~ O.F MINE 

1 Retl'ron 
2 Webster 
8 Webster 
4 Cantin 
5 Smith-Rogers 
6 .Rogers 
7 Smith 
8 Mahon 
9 Blackhall 

10 Sil ver Queen 
11 Baby 
12 Donnelly 
13 Prospect 
14 Star Hill 
15 McNally 
16 Prospect 
17 Prospect 
18 Klondyke 
19 Monslow-Martha 
20 Bymes 
21 McLaren 
22 Hanlon 
23 Old Anthony 
24 Smith 
25 McConnell 
26 Kent Bros. 
27 Cotdick 
28 Atchison 
29 .Mendel 
30 McLaren 
31 Adams 
32 Adams 
33 Prospect 
34 Prospect 
36 Pike Lake 
36 .McParland 
37 McParland 
38 McLaren 
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ment considérable. Le mica est petit, mais les cri taux sont fermes et so~ 
lide et donnent de très bonnes tailles aux bords avec peu de perte. 

On n'emploie pas de machine et il n'y a pas de bâtiments, le hi ·sage 
se fait au moyeu d'un baquet et d'un treuil à main. 

Lot 11.~Mine Blackhall. Cette mine a été ·exploitée la première fois 
par M. John Blackhall, de Perth, en 1898, durant quelques mois. En 1889 
~L J. Stevenson, de 'l'oronto, a acquis la p1ine et l'a exploitée tout un été 
avec huit hommes. M. Blackhall a racheté plus tard les droits miniers et 
e t actuellement propriétaire, mais il n'a pas été fait d'autres trnrnux et on 
dit qu'il n'y a pas eu d'exploitation. On dit qu'il n'y a sur la mine qu'un 
setù puits de quélque dimension. Il a 30 pieds à peu près de profondeur 
et 20 X 20 pieds de largeur et a donné une pètite quantité de mica foncé 
et un peu de phosphate. 

Il y a aussi 1à l'extrémité orientale de la mine quelques puits. Ils ont 
été ouverts pour du phosphate et laissent Yoir de petites veines contenant un 
mica de cotùeur claire qui, cependant, n'est pas en quantité suffisante pour 
justifier d'entreprendre des travaux miniers. 

LQt 12.-Appartient à MM. Wilson et Greene, de Montréal. M. Smith 
a traYaillé durant quelques semaines en 1902 en vertu d'un bail et on a tiré 
d\m nid un peu d'excellent mica. Il ne s'est pas fait d'autre traYaiL 

Lot 13 E. l-Mine Silver Queen. La première exploitation de cette 
mine a eu lieu en 1903 lorsque M. R·. M:cConneU d'Ottawa a exécuté quel
ques mois de travail avec un petit groupe d'hommes. Deux années plus tard, 
la mine a passé aux mains cle la Dominion ImproYement and DeYelopment 
Co., qui l'a louée tà M. C. Ellsner, ce Llenùer minant pour du mica et du 
phosphate durant une année, à redevance. Cette compagnie a continué ses 
tra1·aux jusqu'à une di. pute relatiYe au droit de propriété qui a arrêté les 
traYaux en 1909. La cause a été finalement réglée à la fin cl e 1910, en fa
wur des défendants qui se proposent cle reprendre le travail de bonne heure. 

La mine produit essentiellement du phosphate et a clonné cle grandes 
quantités d'apatite de haute qualité de l'espl'ce compacte et sucre. Le mica 
est un ambré argenté clair d'excellente qualité a1·cc un fort pourceJ1tage 
t:omüstant en cri staux cle grande dimension . Plusieurs tonnes cl e mi ca et de 
l ho>;phate ont été tenues en garde, sur la mine durant l'été dernier, en rai son 
des difficultés légales. 

Le cl épôt qui est le 1011g clu contact cln clyke cle p~Toxéuitc aYec le g11e iss 
et le ralc-aire cri stallin et à une direction X. 30° E . a1ec un plougeme11t 
an X. • O. a été miné au moyen de trois puits, dont le principal est sur le 
flanc cl'une petite arête cle gneiss dépassant cle .)0 pieclR la mnc 1·oiRinc de cal
ea irc t ri ;;talli11. Ce puits a été foncé Yerticalernm1t ,pom '.{.) pieds cl'où lin 
gra clill incliné a été poussé plus loin jnsqn'à G5 piccls au X. O. cles galeri es 
étant menées le long cln cl épôt clan;; une clirection norcl-est. La longuenr 10 ·· 

tale cle l"cxtarntion e>;t cl'enriron GO pieLls à l'extrémité nonl, 1111 c·ollier lJvi~{, 

cl e -1: X .) piccls a été con;;truit, par ·lequel pa;;;;ent les tuyaux pom la perfo
ration et le pompage et par lequel ;;e fa it le hi;;sage : quaJHl la mine a été 
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vi itée, le terrain clu vo1 mage cle ce puits commençait ià s'enfoncer et était 
clans une condition très dangereu e. De piliers cle roche ont été lai és 
par intenalle ur le gradin et servent à outenir le toit. Le mica et le phos
phate sont en gros ainas en nicls le long du contact qui se prolonge à une 
certaine cli tance et l'existence ressemble un peu à la mine Blackburn clu 
canton cle T'empleton, Québec, mais sur une plus petite échelle. 

Beaucoup de mica est broyé et contourné comme il arrive souvent clans 
les ateliers sans profondeur où il y a beaucoup de phosphate, mais l'expé
rience montre qu'a'l'ec la profondeur ce broyage disparaît et le cristaux de
viennent plus fermes et plus solides. 

n trait intéres ant est l'existence sur les crnvasses dans le pbo phatc 
sucre de feuillets d'amiante amphibole blanche ou " cuir de montagne.' On 
a tromé clan la halcle de longs cristaux pri matique d'actinolite vert foncé 
en'l'ahi ant la calcite rose et on a remarqué cle petites quantité de scapolite. 
La pyroxénite va d'un vert foncé à une roche gris pâle, Je pyroxène possé-

. clant souvent un clivage fortement dé'l'eloppé clans trois direction . Le cal
caire cristallin adjacent au contact avec le dyke de pyroxénite e t remar
quable au point cle vue de la colùeur qui est bleu clair et pour sa propriété 
d'émettre de l'hydrogène sulfuré quand on le broie ou quand on le frappe 
aYec un marteau . La roche contient aussi beaucoup de phlogopite en menu
cri staux, ainsi que cles pyrites, diop ide, grenat, trémolite et graphite. 

La mine est munie d'une pension pour vingt holllllles, chambre des gé
nérateurs a'l'ec un générateur vertical de 15 C. Y ., treuil à "Vapeur pompe 
et trois perforatrices. On emploie pour remonter la roche des seaux en boi -
et une glissoire sur YOie à c1es inclinai ons variées à des angle· diYers sui
nnt les profondeurs. 

Lot 13 X. O. t.-Mine connue sous le nom cle Baby et appartenant ~. 
la Kingston Felclpar Mining Co., autrefois productrice cle phosphate un bail 
de la mine ayant été donné en 1873 par le Lake Girard Mica System cle la 
part c1e son propriétaire M. W. A. Allan d'Ottawa. Beaucoup cle travail a été 
exécuté et un puits a été foncé jusqu'à une profondeur cl'à peu prè 100 
pieds. En 1903, M. J. T. Smith cle Micaville s'est procuré une option sur la 
mine et l 'a transférée un jour aux propriétaires actuel qui l'ont exploitée 
par intenalle au cours des six dernières années. Actuellement il se fait 
seulement du trarnil cle surface, plusieurs petits puits ayant été creu és en 
c1iYer endroits de la mine, mais ans découvrir de grand. dépôts cle mica. 

La couleur clu minéral \arie stuYant la différence de Yeines et va d'un 
min éral arg.enté clair à une espèce foncée de qualité inférieure. Le cris
taux ._ont de taille moyenne et sout associés à des paquets de phosphate vert 
et rouge, g isant ur cles fissures et cle nids clan. un dyke de pyroxéni te 
claire recoupant nn gnei. s normal. 

Les Yieux atelier:; d'où l'on a extrait une très grande quantité c1e matière 
(comme le mon tre h1 dimensiou des haldes) sont situés sur la partie sud
ouei't dn lot et sur une ,·einc inelinée s'élargissant, de 5 pieds à la surface 
à plus de 20 pied. au fond clu maître pu its. Le puits a la forme cl'une 



PLANCHE XIV. 

Mine ih-er Qucen, lot 13, concession V, Canton North Burgess, Ont. Le tas blanc 
à la gauche de la photographie est du phosphate. 
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tranchée étroite, longue de 50 pieds avec une excavation plus large en forme 
de plùts à l'extrémité nord. Le hissage se fait au moyen d'une machine 
d'extraction à ccî.ble et de seaux en fer courant sur des glissoires en bois. 

Quand on l'a vi itée, des travaux de prospection étaient exécutés par 
cinq hommes sur la partie septentrionale de la propriété où des puits ont été 
foncés sur cle petites veines cle mica et de calcite rose clans le :flanc d'une 
bas e arête cle gnei s recoupé par des éperons cle pyroxénite. Le plus pro
fond de ces puits a 50 pieds cle profondeur et mesure 8 x 8 pieds. · Le fond 
a laissé voir une petite veine cle mica assez broyé et un peu cle phosphate. 
Quelques petits plùts de pro pection ont été creusés à quelques centaines 
de verges au sud de ces ateliers sur une veine bien nette de cristaux cle mica 
foncé cle petite taille disséminés dans un grand gîte cle calcite rose et as
socié à cle la scapolite blanche et jaune. Cette veine va cle l'E. à l'O. et 
mesure à peu prè. 4 pieds de largeur à la surface, mais en profondeur se 
compose de nids et se rétrécit. Les indications n'étaient pas favorables en 
cet endroit et le travail a été suspendu durant quelques semaines. 

De moindres veines cle mica peuvent exister sur la mine, mais il sem
blerait que le cl·épôt principal a déjà été exploité clans les ateliers originaux. 

Concession V, Lot 16.-Mine Donnelly. Cette mine comme la majeure 
partie des productrices actuelles cle mica du district a été ouverte, il y a 
trente-cinq ans pour du phosphate. Après avoir été fermée bien des années, 
la mine a été louée en 1901 à MM. Gemmell et Thompson cle Perth, qui ont 
commencé à l'exploiter pour du mica avec cinq homme . Les travaux ont 
duré huit mois et il a été extrait dix tonnes à peu près cle mica grossier. 
L'exploitation a ensuite été reprise par M.M. McConnell, Gemmell et Ewen, 
et en 1905 MM. Thompson et Xoonan ont travaillé quelques mois. Depuis 
lors la mine est restée inactive. Les ateliers sont situés à 9 milles à peu 
près auprès de Perth. 

Le dépôt est un contact type entre une pyroxénite compacte foncée au 
N. E. et du gneiss au S. O., la direction étant presque directement X. O. 
et . E . La matière filoneuse est principalement de la calcite rose où sont 
enclavés des cristaux de mica associés à des paquets de phosphate. Les cris
taux de mica sont de taille plus qu'ordinaire et d'excellente qualité et cou
leur. La veine à la surface avait seulement quelques pouces cle largeur mais 
s'est développée en un gîte ayant plus üe huit pieds par le travers au fond 
du maître puits. Le plongement est à peu près de 80° X. E. PluRieurs 
pnits ont f.tc excavés le long clu filon, le plus profond étant clescencln à 35 
pieds tandis que le plus grand a une longueur de 35 pieds et 6 pouces de lar
geur. Yers le sud, la veine paraît bifurquer en deux portions. La longueur 
totale de veine exploitée c~t de 150 pieds à i•eu près. On ne se ~ert pas de 
machine Rnr la mine, le hissage se faisant par grue ou treuil à chcrnl. Le 
. eul bii timcnt est un petit hangar à mica. 

Lot 21 X. -1.-Comrn Rous le nom de mine )IcX ally et appartenant à 
Mme ~Ic-X all~· clc W cstport . Cc tlépôt a été primitirement exploité durant 
plusieurs année;; pour du mica senant ;:;ur les poêles. En 1900-1 )Bf. 
~Ic:\ally Bros ont rom·ert la mine et l"ont exploitée quelque;; moi;;, sortant 
une grande quantité de mica. Il ne s'est pas fait d'autre exploitation. 

14 
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Deux puit ont été foncés sur uu filon bien net contenant du mica, 
de la calcite blanche, et beaucoup de pyrite et de marca site. Ces minéraux 
de fer sont dans une telle qualité qu'elles ont complètement décomposé toute 
la matière de la halde, le mica et la roche étant le si vées et brûlé par l'a
cide formé par l'action de l'atmo phère sur le ulfure . Il sont en grand.s 
amas compacts contenant ouYent du goéthite dans des druses . 

Le filon à la surface mesure une largeur de 3! pieds, est associé à un 
dyke étroit de pyroxénite et a une direction ùroite du nord au ud. La roche 
encai ante e t un gneiss normal dont l'allure e t O. 30° ~- Le puits prin
cipal a une profondeur de 70 pieds et e t boi é ur 20 pied aYec un collier de 
5 x 5 pied . Le seul bâtiment e t un petit hangar contenant un générateur 
mobile employé pour }',épuisement, le puit étant humide. Le hissage se 
fait au moyen d'un trelùl à chernl et de seaux. 

Lot 2±.-Appartient à M. E. Byrnes de Perth. n peu d'extraction 
s'est faite ,à redeYance en 1907 par MM:. Webb et R-Ombough de Cardinal, 
et on a tiré un peu de mira . Quelque · puits de surface ont été creu é le 
long d'un contact entre la pyroxénite et le calcaire cri . tallin, ur lequel 
existent de cristaux de mica clair de petite taille. On n'a pa remarqué de 
phosphate, et le gisement e t peu con idérable. Le mica, de couleur ambré 
clair est en cristaux de taille moyenne a sociés à de la calcite ro e et du 
phosphate Yert, sur un dépôt de fis ure clans de la pyroxénite normale. 

Lot 26.-Cette mine qui appartient à M. F. Haughan ùe Darcyville, a 
été ·exploitée durant quelques mois en 1908 à r ede\•ance, par )BI. Webb et 
Rombough. On a fait selùement du traYail de surface, aucun de puits ne 
dépassant 15 pieds de profondeur. 

ConceRsion YI, Lot 10. -Ancienne mine à pho phate appelée mine 
Anthony. Les dumps ont été succes ivement traYaillées par diverse per
sonnes pour le mica et en 1906, 111\I. Tully et \Til~ou de Perth, se ont pro
curé un bail des propriétaires de la mine, M:il'L Wilson et Greene de )font
réal, et ont exécuté ·ix moi. de travaux en employant un groupe moyen de 
sept hommes. T,a majeure partie clu travail a été exécuté dans l 'extrémité 
orientale cl\m ancien puits à phosphate et on s"est procuré une quantité rai
sonnable de mie-a ambré argenté de petite taille. 

Quelques-uns des anciens ouYrages ont atteint Ulle profondeur de plu 
cle 100 pieds, mais les derniers exploitants n'ont pas foncé à plu · de 60 
piecl$. On n·a pa~ employé cle machines et on n'a pa entrepri d'autre 
trarnux clepuiR que les dernières per onne ont cessé d'exploiter. 

T,e miea e:-t au contact d'un clyke étroit de pyroxénite Yert foncé dont 
l"allure est X. 3.'5° E. avec un gneiss granitoïde rouge . Le dyke a une lar
geur clc ± piecl~ à l"extrémi té oue;:;t cl u ma.Jtre puit . tandis qu "à l'extrémité 
est il se rétré('it à qnelqueR pouce. . Le puits rnc;:;ure 70 pieds de longueur 
et a été foncé sur m1 plan incliné cle 7 .5 ° au Rucl-e;:;t. en suiYant le pendage 
tlu dépôt . 

. \n norcl-ouc~l clu puits principal. il y a un certain nombre <l'excavation 
plus petites fonc·ées . ur clN• Yeines étroites . emblable de mica et de phos-
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phate existant dans une même roche encaissante et ayant une même direc
tion et plongement. Un trait curieux est l'absence pre que totale de calcite 
comme matière filoneuse, aucune trace de ce minéral n'étant constatée soit 
dan le filon, oit clans les halcles. C'est d'autant plus remarquable qu'à la 
mine Hanlon qui se trouve à quelques centaines de verges seulement, de 
gro gîtes de calcite accompagnent le mica. 

Concession VI, Lot 11.-Mine Hanlon. Cette mine qui était primitive
ment une des plus pi:oductives de la région a été ouverte à la fin des quatre
vingt-dix par Webster & o., d'Ottawa. La compagnie a exécuté beaucoup 
de travail souterrain et a extrait de grandes quantités de mica puis a tout 
vendu en 1901 à la General Electric Co., de Schenectady, N. Y., a laquelle 
le plus grand nombre des mines de la W ebstc"r Co., a été transporté. 

Le travail a été continué presque sans intervalle par les nouveaux pro
priétaires, de 1901 à 1909, où la mine a .été fermée et n'a pas été rouverte. 
Le dépôt e t ici de contact type, d'aprè le Dr Ells,1 et se distingue de la 
mine Old Anthony adjacente, par la couleur plus claire de la pyroxénite, par 
l'abondance de calcite existant en matière filoneuse, et par la couleur verte 
du pho phate. Les veines, dans la dernière mine paraissent associées à des 
filets de pyroxénite provenant du gîte prin cipal vi. ible clan la mine Hanlon. 

Le mica est d'un caractère semblable aux deux endroits, étant là aussi 
d'une teinte ambrée moyenne et très enclin à la structure rubannée. La cal
cite varie en cotùeur, du blanc au erême et finalement a une teinte bleue et 
est toujours grossièrement cristalline, donnant un grand clivage de rhom
boèdres. Des petits cristaux de pyrites sont épars. I1e phosphate montre 
une grande rangée cle couleurR, la teinte prérlominantc étant le bleu verdâtre 
clair. La majorité de la roche sur les halcles était une pyroxénitc à grain 
fin de couleur moyenne et on a constaté aussi quelques amas de pyroxénite, 
feldspath gri s foncé . On n'a pas pu atteindre les ateliers, les puits étant 
pleins d'eau jusqu'à quelques pieds de la surface. L•a mine est très près 
d'un grnncl marais et l'infiltration cle l'eau a toujours été une source d'em
barras car il a fallu pomper sans arrêter. 

I .. c dépôt a une clircction du nord-est au sud-ouest et a été exploité au 
moyen de gradins découvert qui ont en uite été boisés. Un puits et un 
ehemin de halage ont été coustruits et des galeries ont été pratiquées le long 
du dépôt à cfo·ers niveaux. 

La profondeur atteinte dai1s les ateliers était de 175 pieds et la veine 
amit été érigée en gradin :ur une distance de 200 pieds du foncl. Le plon
gement du filon et du gradin est de 70° S. E. et la plus grande largeur, de 
20 pieds. Une rnaiRon de chevalement ouverte en avant a été construite une 
fois le puits ouYcrt, et un puits cl'épu i. emcnt, deux YOics de halage et un 
puits d'échelle ont été comtruitcR. LeR seaux employé~ pour le remontage 
Ront de~('enclus au moyen d'une grue ù treuil dont le mât balance en aYant 
<le la construction. 

1 Tlnlktin ~ur le mita. H. \\". Elis. 1!104. pnhlii' par la Commission Géologique du 
Canada. 
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Il y avait sur la mine un grand camp et une installation comprenant 
une chambre à générateur, des hangars à cas age, de· magasins, une pou
drière, Uill treuil à vapeur, de perforatrices et des pompes. Plusieurs ligne 
de tramways vont aux halcles et aux hangars à mica. La plus grande partie 
des machines a été enlevée bien que les bâtiments soient encore en bon état. 

A 50 pieds au nord du puits principal un puits a été foncé par Web ter 
& Co., en 1899, jusqu'à une profondeur d'à peu près 35 pieds, pui boisé. 
On a retiré de cette excavation beaucoup de bon mica, et il y a sur une 
grande distance de affleurements indiquant que le dépôt est considérable. 

Au début cle l'exploitation par la General Electric Co., on atteignait 
un rendement journalier de six barils cle mica grossièrement' ca sé et on ti
rait aus. i beaucoup de phosphate. La moyenne du nombre d'homme em
ployés était de vingt-cinq. 

Les ha.Ides contiennent encore beaucoup de mica riche qui a été jeté 
quand on a pris pour le marché seulement les grandè feuilles. Il Y a un 
grand nombre de puits et de tranchées à un quart de mille au sud.-e t de 
l' atelier principal. On le a excavés en 1901 et elle. ont donné un peu de 
mica, mais les résultats n'ont pas amené l'établissement de travaux impor
tant$. 

Lot 12.-Appelé mine Old Adams ou Klondyke. Cette mine était ex
ploitée primitiYement pour du phosphate et est restée inactive durant bien 
de années ju qu'au jour où la General Electric Co ., a pris un bail de la 
mine en 1901. Le travail a été continué aYec une demi-douzaine d'hommes 
clurant quelque. mois et le Yi eux pui t a été approfondi à 25 pied avec une 
galerie de 8 pieds allant au nord. En 1906 la mine est passée aux main 
de M:M:. \\ atts et :JfoConnell, qui ont trarnillé une année avec huit hommes. 
C'est le dernier traYail exécuté sur la mine. 

On ne s'est seni d'aucune machine, le his:-:age se faisant aYec cles seaux, 
nue grue et un treuil à main. Il y a beaucou1 de puits de pro pection de 
moindre importance et cles trarn.:hées, mais pas d'excavations clépa. sent ±0 
pieds de profondeur. Le puits principal a 60 pied . de longueur et il ei;t 
boiRé an-cleRsuR, c·e qui lair;se une ou Yertnre en collier de -! x -! pied à l'ex
trémité sud. 

· :(JO dépôt est associé à des éperons cle pyroxénite r ecoupant le gneiss 
granitoïde. La cl irection principale des Yeines va clu nord au su cl et il y a 
cle grands gîtes cle calcite rose conteuant des paquet de phosphate wrt en 
forme cle nid le long des filons . La pyroxénite c t de couleur gris clair et 
le mica est cle l'ambré moyen en cri staux de petite taille. 

Concession YI, Lot 13 E. ,1 .-"Jfine "Jiartha. Cette mine a produit une 
grarnle quantité de phosphate -clans le passé. Elle a. été exploitée durant 
quelque Yingt-cinq années pour du mi ca par un yndieat anglaiR, et en 
1891, le Lake Girarcl ·}fica. ~·stem a pris la l)I'Opriété et a exécuté un trarnil 
considérable durant une couple d"années. En 1893, la mine a été ac-hetée 
par la ~Ii ca "Jiannfacturing Co., de Londres qui ra exploi tée plus ou moins 
r égulièrement ju qu"en 1902. Le Lake Girard • Y"tem a ron1'tru.it un grand 
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Maître-puits à la mine }[artha. lot 13, concession VI, Canton North Burgess, Ont. 
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camp et installé c1e machines y compris c1es générateurs, c1es pompes et un 
treuil à vapeur qui ont aujourd'hui clans le délabrement. La Mica Manu7 
facturing Co., employait la machinerie c1e la Lake Girard Manufacturing 
Compai1y, et avec une équipe d'une douzaine d'hommes a extrait environ 
50 tonnes de mica cas é grossièrement en 1901. Mais ce fut la dernière 
tentative c1e la compagnie, pour exploiter cette mine et, en 1905, MM. Sew
ell et Smith se sont procuré un bail et ont travaillé durant une année avec 
une petite équipe. On n'a pas essayé d'autres travaux. La mine est très 
hmuic1e et il faut pomper constamment, ce qui renc1 les opérations coûteuses 
et difficiles. En plus du maître-puits qui traverse cette mine et la voisine, 
il y a un certain nombre d'excavations plus petites, plus à l'est. 

La géologie et le moc1e général d'existence c1u mica ressemblent à ce 
qui a été décrit à la mine Mul1Slow. 

On a constaté beaucoup c1e ~capolite clans une des excavations et, clans 
plusieurs ca , c1es transitions c1e feldspath à la scapolite. Il y a aus i c1es 
cristaux c1e titanite brune disséminés clans une roche c1e pyroxène feldspa
thique visible clans le puits le plus au sud-est. La roche a raspect d'une 
yénite à angite et était c1e co1ùeur brunâtre. 

De petits filons c1e granite gris recoupent le gisement en c1i rnrs endroits. 

Lot 13 O. l-Appelé mine Munslow. Cette mine avoisine la mine 
Martha dont les puits ont situés sur un prolongement c1u même filon qui 
a été exploité ici. Ces deux mines ont été primitivement ouvertes pour du 
phosphate. La mine Munslow était d'abord exploitée pour c1u mica en 1891 
par M. J. '1'. Smith de Micaville en vertu d'un bail, avec une c1emi-c1ouzaine 
c1'ouYriers, et les tra\·aux ont été exécutés par lui , depuis lors, avec intermit
tence. Qmncl 011 l'a visitée, quelques hommes tra,1aillaie11t à retourner les 
haldes et 011 a retiré beaucoup de ·beau mica. 

La mine est équipée avec un matériel comportant lm générateur cle 30 
H . P., treuil à rnpeur, perforatrice et cleux pompes 'i\'orthington, clont au
cune cependant n'a fonctionné depui quelques années. Le maître-puits a 
200 pieds de longueur, 15 à 20 pieds de largeur et 130 pieds c1e profondeur. 
La ligne de démarcation entre les deux mines passe en travers du puits, la 
moitié de l'est appartenant à la mine Martha et celle de l'ouest à la mine 
llfunslow. Le gisement c1e mica est associé à une série de bandes étroites 
c1e pyroxénite recoupant le gneis · et est à la fois sur c1cs contacts et sur c1es 
fos1ue - irrég1ùièrcs et de. nids dans la pyroxénite elle-même. La largeur 
totale de la zone de pyroxénitc dépns. e 200 piccls et il y a clu mica presque 
sm la totalité clc cette lisière. L'allure générale <les veines est X. 20 ° E., 
mais on ne peut pa lui asRigner cle direction nette car beaucoup des filons 
sui1·ent nn courn erratique et ;::ont assez souYc11t recoupés par des bandes 
stérile~ <le pyroxénite et tle gnei ._;::. C'cs bandes stériles persistent cependant 
rnrcment et on Yoit généralement les filons se rejoindre et continuer tl\rn 
côté ou clc l'autre. On clit que le mica trouYé. sur le contact est c1e couleur 
plu:< foncé que celui cles fi . stirc;::. Cc dernier est de grarnlc taille et Ya cln 
mira ambré au bnm clair. Cette première teinte prérnnt clans la calcite et 
la dernière clans le pho;::phatc. Il y a beaucoup clc cc dernier min érnl eth 
rnJc.itc ro,;c à grain fin forme le gros du rcmpli;::sage filoncux. J, a mine 
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montrait beaucoup d'acti1'ité en lUOî où l'on employait >ingt homme. . On 
dit qu'il subsiste au fond du maître-pmts ùe résen·el' de mica. Les pro
priétaires de la mine sont :Th!~. ewell et Smith, de P erth et de )1icaville 
re pectivement. Les halde. ont été achetées en 1910 par la Eugène )fun ell 
Mica Co., qui avait l'été dernier cinq homme .à rama ser les débri de mica. 

Lots 18, 19.-Ces lots avoi inent la mine tar Hill et appartiennent à 
M. ~- Killen de Stanleyville (1 ) et M. A. J. fathieson de Toronto (19). 
Quelques excaYations superficielles ont été pmtiquées sur des affleurements 
de mica et on dit aYoir extrait un peu de bon mica ambré argenté claiT. 

Des affleurements de mica qui promettent sont signalé sur les lots 14, 
15, 16 et 17 de ce rang. Le 15 appartient à la General Electric Co., et le 
lot 14 à R. Cordick, r., de P erth. 

Lots 20, 21.-Mine Star Hill. Cette mine appartient à M1M. Wilson 
et Greene de Montréal, et a été exploitée par différente personne , y com
pris M. P . C. McParland de Westport, MM. Clemow et Powell d'Ottawa et 

'KW .m.P .m.P mP 8.E 
Fm. 42.-Coupc dan s un dépôt de mica à la mine Star H ill, lot 20, concession ' ' J, 

Canton de Xorth Burgess, Ont. 

gn, gneiss; P. pyroxénite; ru. mica ; g, zones acides extéri eures (Saalbander) de 
dykes de pyroxénite compo ées surtout de feldspath brnn. 

les propriétaires actuels. En mai 1910, M I. Thomp on, Dom1elly et Gem
mill ont commencé les trarnux sous bail et aYaient trois hommes au travail 
lors de notre Yisitc en septembre. La mine a été très prospectée et il y a 
des cxcarntions . ur beaucoup de la surface. Le mica est sur des wines de 
fi. sure dan Hne pyroxénite foncée ayant une direction cle l'e. t à l'oue;::t aYee 
une moyenne de 2-;! piecl à la ~urface et se rétréci~saut en profondeur. 
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Du phosphate vert massif accompagne le mica qui est de l'ambre-ar
genté assez écrasé. Les anciens ouvrages atteignent une profondeur de 50 
pieds mais les puits exploité à pr·ésent ne dépassent pas 50 pieds. Ces der
niers sont situés sur le lot 20, tout près cles anciens puits de pho phate du 
lot 21. La pyroxénite est là beaucoup plus claire et le mica conséquemment 
e. t d'une teinte plus claire. Là aussi le d.épôt paraît être plus du type de 
nid et fissure, l'allure générale étant N . E . et S. O., avec un plongement 
au N. O. L 'excavation maîtresse est un ciel-ouvert de 22 pieds cle profon
deur et pratiqué clans le flanc d'une petite arête piquant clan le lac Black. 
Ce ciel-ouvert a été creusé sur une veine cle mica qui a 15 pieds, s'élargit à 
rlus de 3 pieds, puis soudainement coince au fond et aux extrémités. Quel
que -unes des 1D1ines contienne'Ilt de la calcite rose tandis que d'autre en 
montrent seulement des traces. Le mica est en majeure partie sur le con
tact du toit de la pyroxénite avec le gneiss encaissant qui est . ur les lieux · 
grena tif ère. 

La ma se du gneiss a subi un phénomène con idérable de différentiation 
où l'on observe des cristaux de mica de grande dimension dans une matrice 
cle feldspath gris çontenant des cristaux épars de pyroxène. 

On n'emploie pas cle machines à la mine et il n'y a pa cle bâtiments 
cle mine, le mica étant expédié à la mine Donnelly où il est façonné. 

Concession VII, Lot 9.-C'est une ancienne mine de phosphate et elle 
a été d'abord exploitée pour le mica en 190-± par M. Edward Smith qui a 
employé dix hon1à11es jusqu'à la fin de 1906 et ensuite, la mine a été inactive. 

Le mica varie de l'ambre-argenté à un ambre brunâtre et eRt a·asscz 
bonne qualité bien qu\m peu broyé et détérioré par les enclaYes de calcite 
entre les lamelles. Le dépôt est associé à une série de clyke étroits de pyro
xénite, de couleur claire et recoupant le gneiss granitoïde dans une dirediou 
N. O. et .S. E ., à interrnlles de 15 à 30 pieds. 

Le mica se pré. ente aYec un peu de phosphate et clc calc:itc ~nr (les fis
sures clans ces dykes qui ont un léger plongement S. 0. 

Le puits principal a 90 pieds clc profondeur, G5 pieds de longuem et 3 
pieds seulement de largeur _; mai: un certain nombre d'autres excarntions 
ont été pou. sées à des profondeurs de -±0 à 50 pieds. 

On n'emploie pas de machines dans la mine, qui est pounue d\me 
maison de pension pour Yingt homme., hangars de triage, grues et treuils 
à chevaux. 

Lot 11 .-.Appartenant à M. McI.aurin de Perth.Un certain nombre de 
petits puits ont été excavés sur cette mine en différents temps par üirers 
cxploitànt., mais pas d'exploitation n'a été exécutée au cours de~ hnit der
nière années. Le maîi.re-puits a 4.3 pieds de longueur, varie en largeur 
de ± à 12 pieds et a 35 pieds emiron de profondeur. Il a été cxcaYé sur 
une wine de mica ayant une allure X. 20° E., et un plongement S. E. 80°, 
il paraît être un dépôt de contact rntre de la pyroxénite sur le gneiss norcl
oucst ou sud-est. La pyroxé11ite est une roche trè claire et compacte et la 
veine contient seulement de petites quantités de calcite cl\m type hlanc gros-
ier a socié à des paquets de pho~phate brunâtre. 
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Le mica est ambre-foncé et ne paraît pas exister en grande quantité. 
Le maître-p1ùts est à quelques centaines de Yerges de distance de la 

mine Hanlon d'où elle est séparée par un chemin. 
Lot 12.-Mine Byrne . Cette mine e t située à un quart de mille en

viron de la mine Hanlon, la distance moyenne du groupe entier de mines 
de ce di trict de f>erth, étant d'environ 11 mille . Primitivement ouverte 
pour du pho phate, la mine a été exploitée il y a une douzaine d'années par 
M. P . Byrne de Micaville, pour du mica. En 1901, la General ElectTic Co., 
acheta la mine et en 1904 commença des travaux de pro pection en em
ployant une perforatrice diamantée et ouvrant quelque puits de surface. 
Le résultats ne furent pas très encourageants et le travail dut être aban
donné au bout d'une année et on n'essaya plus d'extraire du mica. Il y a, 
en divers endroits de la mine beaucoup de puits à phosphate dont le plu::; 
profond a 60 pieds. Ces excavation ont été pratiquées sur des veines 
étroites contenant un mica écrasé très foncé, une apatite rouge ma sive et à 
peine de calcite. •L'allure des filons est . O. et S. E., avec un plonge
ment variant ·au N . E. Ils paraissent former des filet ou embranchements 
du dépôt principal, visibles dans les mines Hanlon et Martha. Il est cu
rieux que ces veine , quoique très semblables à celles de la mine Old Anthony 
possèdent une direction presque perpendiculaire à cette dernière. La largeur 
des filons dépasse rarement 10 pieds et le mica se pré ente sur le contact 
d"éperons de pyroxénite avec le gneiss et en :fi sures dans la pyroxénite elle
même. La roche de dyke e t de couleur très foncé et les haldes lais eut 
voir beaucoup de mica broyé, noir, et tordu. 

Un puits, au sud des anciens ouuages qui a été ouvert par la General 
Electric Co., laisse voir une pyroxénite plus claire recoupant le gneiss, le 
mica clair et le phosphate vert qui sont le long du contact a sociés à un 
gîte de calcite rose. 

L'allure du contact est E. 20° N., avec un plongement léger au )r. O., 
c"est~à-dire une direction perpendiculaire à celle des veine vi ibles dans les 
anciens puits de phosphate. 

Conce siou VIII, Lot 1.-C'e -t, ainsi que les lots 2 et 3 de la même 
concession, une Yieille mine cle phosphate et elle a été exploitée, il y a bien 
des années par l'Anglo-Canaclian Phosphate Co . . En 190 , M. R. McCon
nell d'Ottawa acheta, la mine et y trnvailla durant l'hiver 1909-10, produi
sant une quantité cle mi ca considérable. La mine a été inactive depuis 
anil 1910. Le propriétaire actuel a employé jusqu"à 05 hommes et équipé 
la mine a\'ec un grand camp et une usine comprenant une chambre, des 
c:haucl ière et cl eux générateurs, un vertical et un horizontal, un treuil à Ya
pcnt et une pompe, clcs hangars de triage, cle-s maisons de pen ion, etc. 

La mine est située à -J. milles à peu près au sud cle P erth et à quelques 
centaines cle Yerges clc la riYe du lac Otty. 

Un marécage arni..ine les ateliers et 011 dit qne le. difficlùtés d'obtenir 
de l'eau ont beaucoup contribué à faire arrêter les traYaux. Le dépôt paraît 
être clc la catégorie de contad, une P)Toxénitc foncée recoupant le gnei s it 
biotite foncée. Ll y a sur la jonction cle gros gîtes clc calcite rose et elle 
eontient, en plus du mica, beaucoup cl"apatite, om·ent en cri taux bien for
més de grande climen, ion. 
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La scapolite est fréquente et l'on trouve de 1'a pyrite et de la marcasitc. 
Le mica est de l'ambre-argenté moyen, mais les cristaux sont très broyés, 
une grande proportion étant inutili ables. Il y a, dans le massif du dyke, de 
grande quantité' de feldspath brun, la roche prenant en certain endroits 
l'a peet et la nature de la syénite à augite. Les ateliers consistent en trois 
maître-puits, le plus grand ayant 100 pieds de longueur, 15 pieds de largeur 
et 40 pieds de profondeur, ce dernier étant maintenant comblé par l'eau 
jusqu'1à la surface. Une grue à vergue est construite de chaque côté de l'ex
cavation et trois tramways conduisent de là aux haldes. 

Lot 2. - Une an cienne mine de phosphate de l' Ano-lo-Canadian, achetée 
en 1907 par Kent Bros., de Kingston, qui l'ont exploité chaque été deptùs 
pour du mica, employant une petite équipe d'une demi-douzaine d'homme . 
Il y a des excavations en plusieurs endroits de ia propriété, le plus grand 
étant à l'extrémité nord-est du lot, près de la rive du lac Andrew. Cette ex-

. cavation a 25 pieds de profondeur, 60 pieds de longueur et 25 pieds de lar
geur et le puits était en exploitation quand nous avons visité la mine. Le 
nuca en cet endroit est ambr-argenté clair et se rencontre sous forme de nid.s 

p 
.., .. 'v 

v "'"" " ~' v"' ~., ,., 

.. 

V • _, "" ~ \.. ,, V 

p 
Fra. -!3. - Coupe c1·un dépôt dP mi ca. loi 2. concession VI fJ , Canton de 

North Burgess, Ont. 

gn, gneiss ; P , pyroxénite ; m, veines de mica contenant de l 'apatite (p.). 

sur c1es Yeine · irrégulières clans une pyroxénite gri s clair, accompagnée de cal
cite blanchâtre et cle petites quantités tle phosphate. Les cri~taux sont de 
taille moyenne à petite et de couleur beaucoup plus claire que ceux qu'on voit 
à l'autre extrémité du lot. L mica en cc dernier endroit est en petits cris
taux sur trnc YCÜJc plate à nid~, dont la largeur moyenn e est de 3 pieds, 
aYec une coiffure de gneiss foncé. Il y a sur cette Ycine plusieurs petites 
exca,·ations; la Yeine a une allure générale clu norcl-oucst au sull-e:;t et con
t ient cle grandes quantités de scapoli tc et clc wil :;onitc, la roc-lie clc clykc pre
nan t finalement le caractère cl"unc sca.politc-pyroxénitc. 
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On n'emploie pas de machine~ sur la mine qui est munie d'ru1e mai on 
de pension pouvant loger vingt-cinq hommes. 

Lot 2.-Cette mine de l'ancienne Anglo-Canadian Pho phate Co., a été 
exploitée sous promes e de vente du propriétaire, M. R. Cordick, Sr., cle 
Perth, durant deux mois en 190 par Kent Bros., de Krngston . Il y a sur 
la mine beaucoup de vieln puits, les nouvelles excavations ayant été prati
quées sur de petites veines de mica ambré moyen associé à des o-îtes consi
dérables d'apatite compacte ucrée ou ma sive. Ce filons rnnt du nortl
oue -t au sud-e~t et parai sent être des ramifications d'un plu grand dépôt 
plus à l'e t. Les veines ont en moyenne à peu prè 2 pieds de largeur e~ 
ont été exploitée au moyen de puits et tranchées de peu _de profondeur 
Plu ieurs grands cri taln moyen ont été, dit-on, recueillis dan ce excava-

p 

.HW.<J p p SE 
F10 . .i.i. - Coupp dans cks dépôts de mi ca, lot 3. concession YIII, Canton 

l'\orth Burgess, Ont. 

gn, gneis~ : l', p~· roxénite : g, rochl' acide composée en maj eurl' partie de feld path 
brun et de quartz ; m, mica assoc ié à des tonfft s d"apatitc (p). 

tions, mai~ on a trouYé que les 1·e ines ne persiotaient pas en profondeur. La 
roche aYoisinant les Yeines e,.:t une f'yén ite quartzeuse, grossièrement cristal
line, cles gîtes étro it,.: rle p~Toxénitc séparant le remplissage de filon de la 
roche encai:-:saute. Les ateliers ne f:ont pas à plm de quelques centaines de 
wrges clu «amp r;ur le lot acljacent X o 2. 

Lots -:l, .3, G.-T,a mine compriRe sur ces lots appartient à ilI. W. L. 
:\facLaren tle Perth. T,ef' lots 5 et G ont été oTiginairernent exploités pour 
du pho"phate clans le. quatre-Yingts par la Anglo-Canatli an Phosphate Co., 
qui a construit une installation considérable, et extrait dl' grandes quantités 
cl'apatitc de bonne qualité, puis ra Yentlue à lï10n. P. :\IaeLaren. Il y a 
heau('oup il e puits ~nr le lot G, mais le trarnil actuel c~t maintenant res
treint, princ-ipaJement au lot 5 et à la partie du lot 4 immédiatement adja
cente. La mine proc1uit essentiellement c1n phos1 hatc quoique dernièrement 
son attention se soit portée principalement sur l'extract ion clu mica qui est 
ell grande quantité et cle qualité l'npérieure, le phosphate étant extrait 
c·omme ~onl'-prodni t. 
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La mine est équipée d'une petite installation, mais actuellement on 
n'emploie pas de machines, la mine étant sèche et n 'exige pas de pompage. 
Le his age se fait au seau avec un t reuil à cheval. Les plus profonds de;:: 
puits sont les anciens ateliers de phosphate dont quelques-uns dépassent 100 
pieds. Ce sont en majeure partie cles tranchées longues, étroites sur une 
série de filons de :fissure plus ou moins parallèles. 

Le puits où s'exécutent actuellement les travaux a une cinquantaine cle 
pieds cle profondeur et est foncé sur une Yeine dont la direction est norcl
ouest et ud-est avec un plongement de 70° sud-ouest. La matière fi.loueuse 
principale e t du pho phate, ma sif et compact, et du phosphate-sucre au 
sein duquel les cristaux de mica sont enclaYés. La calcite est relativement 
rare et quand on en trouve, elle est :finement cristalline et de couleur rose. 

Le mica est un ambre-argenté clair de premier ordre et de bonne di 
mension, les cristaux de plus de 2 pieds de diamètre n'étant pas rares. 

Quelques-unes des veines sur lesquelles cles excaYations ont été récem
ment pratiquées peuYent être suivies sur une distance de plus de 200 pieds. 
Le mica est façonné sur la mine qui est située à 6 milles Ru sucl de P erth. 

Une lJetite équipe d'hommes seulement était employée au moment de 
notre vi site, mais il était entendu que les travaux devaient bientôt r eprendre 
sur une plus grande échelle. 

Lot 7. - Appartient à M:. W. H. Adams de 1\Iicaville. C'est l'une cles pre
mières mines cle mica om·erte dans ce · district. Elle a été exploitée en 
1892 par Webster & Co., en vertu d'un bail cles propriétaires. Divers loca
taires ont t ravaillé avant et après cela, mais l'exploitation a toujours été 
pratiquée sur une petite échelle et l'on a extrait seulement de petites quan
tités cle mica, il y a beaucoup de puits de surface ur la mine, la plus gra nde 
profondeur atteinte étant de 60 pieds. 

Le mica, cle l'ambré clair au moyen est associé à un peu cle calcite rose 
cle phosphate et existe sur des fissures et deR niüs clans des clykcs de pyroxé
nite ayant une direction cle l'est à l'oue t au nord-ouest de la mine et drnn
geant dn nord-ouest et . ucl-est près élu lac. La calcite prédomine sur ces 
dernicrR filons et manque relafo·ement à l'ouest. Le mica cRt très éerasé en 
quelques emlroits et se fend facileme11t en mi ca à rubans . La roche encais
. ante se cornpo. e d'un gne iss normal à l'ouest de la mine et d\m calcaire 
cri Rtallin à l'est. 

Lot 25, C'oncef'sion IX, Lot 26.-Ccs lots appartiennent à 31. P. )fcPar
laml cle \Yestport, qui a trarnillé par intermittence ces cinq dernières années. 
On dit que ron a extra it du bon mica au moyen cle puits cle f'mface dont 
aurnn n'a (lépa,.:;:é 25 piecls cle profomlenr. n ~' a peu ou point cle pho,.:phate. 

C'once;:;;.;ion IX, l ,ot -1- .- .\ pparticnt à "JI. Allan .\trhison, cle Perth. Ia 
mine e~t aduellcment exploitée par -:\DI. \\'atts , c\.c1arns et Xoble Rous pro
messe de Yc11te et était primilivement une mine à phosplrnte. Tl y a plu
sieur;; puit:< anciens, dont quelquef'-Unf' ont été traYaillé;:; par le;:; locataires 
actuel" le:<quel;: repenclant RC Ront bornés ù prospecter ~1 la surface et à re
tourner les Yieilles halc1es. l Tn des puit;:;, long cle 1.) piecls, large cle (j et 
profond <le 30, J ai;:~c YOir une Ycine clc mica . c1c pho~phate wrt cl clc cakite 
ro~e cuire des min;; cle pyroxénite normale et a)·ant mie direction X.O. - S.E. 
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La couleur du mica est de l'ambre moyen au foncé, mai les cri taux ont 
souvent détériorés par des enclaves et le feuillets lais ent voir Rouvent un 
aspect empâté. 

La mine a produit dan le pas é de grandes quantités de phosphate et 
e t plus précieu e pous ce minéral que pour le mica qu'on y trouve. 

Lot 6 E . l- ne vieille mine de phosphate qtù a été exploitée en 1906 
durant quelques mois par MnL Adams et N-oble, de Perth. l\'.I. J . H. l\'.Ien
dels, de Perth, employait trois hommes à la mine en J 910 et on en tirait 
peu de mica. Depuis, le travail a été arrêté. Il y a sur la mine beaucoup 
cle puits. Ils ont été creu és sur des veines de phosphate et de mica uivant 
une direction E . 15° . et contenant beaucoup de pho phate de haute caté
gorie. 

L'excavation faite par M. Mendel ne dépasse pas 10 pieds de profon
deur et laisse voir une veine du genre de nid ordinaire et du genre fissure, 
contenant des cristaux de mica ambré moyen de haute catégorie; mais il ne 
semble pa y avoir a sez de mica pour que la mine soit rémunératrice. De
puis bien de années on n'y a pas employé de maclùnes. 

Lot 7 E . l- n petit dépôt de mica a été exploité sur ce lot en 1900 
par :ài. W. H . Adams de Micaville. On y a fait de travaux pendant quatre 
mois sur une petite échelle, et on dit que M. Adam a tiré pour '12 000 
de mica. 

Un puits seulement d'une vingtaine de pied de profondeur a été excavé 
et il a lai é voir une petite veine en nid et en fissure de mica associé à un 
peu de calcite rose clans un clyke de })yroxénite amphibolique presque noir . 
.Le dépôt est d'une nature irrégulière, le filon paraissant tourner tout à coup 
perpendiculairement rà a direction. Le mica trouvé était principalement 
clans un petit nid qui a été nettoyé et le dépôt paraît épui é . 

Lot H .-Appartenant ù M. J. Russell de l\'.IicaYille et exploité par l'an
cien propr~étaire il y a quatre ou cinq ans. n certain nombre de petits 
puits ont été excarés sur les veines du nord-ouest et du sud-est ayant une 
largeur moyenne de 2' - 6" et contenant un mica ambre-vineux foncé et un 
peu broyé accompagné d'une calcite blanche grossière. On n'a pa constaté 
de phosphate. Le mica existe principalement sur les contacts d'éperons 
étroits de pyroxénite avec une roche rou?:e, finement grenue et feldspa
thique. Aucune des ouvertures ne dépasse 15 pieds en profondeur. On dit 
que beaucoup cle mica a été extrait de puits plus petits foncés sur un petit 
nid. Il y a en beaucoup d'endroits du mica sur cette propriété et ur celles 
qui l'arnisinent. 

Lot 15 E . l-On dit qu'il y a de bons affleurements de mica sur eette 
mine, mais on n'a pas entrepris d'exploitation. Le propriétaire est :JI. :Mar
tin de ~Iica.l'ille . 

T_,ot 15 O. !.-Appartient à M. H. Burns de Mica.ville. Il y a sur cette 
mine du mica ambré et clu mica blanc. La mine a été exploitée depuis une 
quarantaine d'année pour du mica à poêles. Il n'a pa été exécuté d'autres 
trarnux mais le propriétaire a annoncé l'intention de recommencer prochai
nement se. trarnux. 

Il n'y a que cle petit.' puits cle prospection sur ce lot et le rnisin qui a 
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été exploité qüelques semaines en 1893. Le mica fait probablement partie 
du dépôt qlù a été exploité à la mine c1u lac Pike. 

Lots 16, 17 .-M~ne c1u Lac Pike. C'est une des premières mines de 
mica ouvertes clans la Province; elle a été exploitée depuis 1860, le mica ser
vant 1à l'industrie des poêles. Le propriétaire actuel est W. A. Allan d'Ot
tawa. 

La propriété a été exploitée par beaucoup c1e personnes, y compri : le 
Lake Girard Mica System qui a fait de l'extraction en 1892; MM. Watts et 
Noble c1e Perth; et MM. Farry et McParland qui ont travai11é les derniers 
en 1902. 

Des travaux considérables ont été exécutés là autrefois. Beaucoup de 
puits ont été foncés, quelques-uns à une profondeur c1e plus c1c 100 pieds et 
un grand outillage a été in tallé; les euls débris qui subsistent sont quelques 
hangar en démolition. Le mica est une espèce fragile, jaunâtre et nuageux, 
et on le trouve en cristaux cl'assez bonne climension qui cependant laissent 
beaucoup de déchet, les feuillets étant rarement parfaits aux bords. Les 
feuille de plu de 2" X 3" sont l'exception et comme c'est la moindre dimen
sion indispen able pour les poêles et comme le mica est considéré trop c1m 
et trop cas ·ant pour les besoins de l'électricité, il semble que la mine a vu 
. es beaux jours. Le veines c1e mica sont du N. O. au S. E., et plongent 
légèrement au S. O. Elles sont sur le versant nord-ouest d'une petite arête 
près clc la rive du lac Pike et ont été exploitées au moyen c1e puits étroits 
ayant une longueur d'une cinquantaine de pieds sur 6 à 12 en largeur. 

Le mica existe non seulement sur les veines elles-mêmes, mais aussi 
dans le massif de roches avoisinant les fissures. On tro1n-e quelquefois que 
la roche consiste à proprement parler en un amas de petit mica étoilé, entre
mêlé de cristaux c1e plus grande dimension. 

Il y a cle petites quantités de pyrites disséminés clans la roche et l'on 
a remarqué au si des amas de tourmaline brune. 

Le gneiss encais ant affleure 100 pieds à peu près au sud des travaux 
et à une allure nord-est - sud-ouest . 

On ignalc que c1e grandes feuilles de mica de cette mine ont été expé
diées à Paris dès 1860 pour scnir comme fenêtres pour les vaiso;eaux de 
guerre français et qu'on en a retiré $2.00 la livre. 

C'an/on Sou/71 Sherbrooh·e . 

Concession 2, Lot 7.-Appartcnant ~t )f. \Y. Fowlcr clc Bolingbroke. 
ni. Austin de Toro11to a exécuté un peu c1c traYail, il y a trois années et en 
1909, le même syndicat exploitait la mine lükhic a\=oi:.;inantc ra trarnillé 
durant quelques mois. 

Un puits profond cle 20 piccl~, large de 15 et long (le 30 a été cxca1·é 
sur une \'Cine c1c mica allant E. 25 ° S. clans une pyroxénitc à gros grain 

15 
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recou,pant du gneiss foncé. Le mica e t d'une espèce trè foncée et très 
écrasée étant a socié à une petite quantité de calcite et beaucoup de p}Tites. 

Lot 9.-Cette mine a été exploitée pour la première foi , il y a douze 
ans par M. E . Cook de Harrowsmith qui cependant n'a pas exécuté beaucoup 
de travail. Plus tard, en 1904, MtM. Mills et Cunningham ont employé du
rant presque une année une dizaine d'hommes et il s'est fait quelques gran
des excavations. Depuis on n'y a pas travaillé. 

Le puits principal est un puits ou talus incliné, long de 40 pieds, pro
fond de 4 et large de 8, foncé sur un dépôt, de contact de mica, entre un 
toit de pyroxénite et un chevet de gneiss foncé . La veine a lIDe allure E . 
12° ~. , plonge 52° K. et une largeur moyenne de 2! pieds. 

FIG. 45.-Conpc dans un d<'pôt <le mica. lot 9. concession II, l'anton de South 
Sherbrooke, Ont. 

P, pyroxénite ; gn. gnriss ; g. gîte de quartz mas if ; m, veine de mica. 

I~ e rnie:a C'f;t a>":-;otié à cle la calcite dée:omposée et est cle rnnleur foncée, 
les e:ristanx étant a,;:::ez contourné;; et broyé,;. 1l y a beam·oup de pyrites 
qui ont paru nuire ù la qualité clu rni<·a . 

Il ,,·c"'t procluit beauroup cle tlifffrentiation dan. 10 ma~siï du dyke et 
f'\ll' ](';: halde;:. 011 a ob~cné un grand amas cle feldspath segrégé. 

Entre le d1c•1·et propn'mc1lt dit et la Yei11e . il y a une zone acide mesu
rant en rnow111H'. 1111 pied cle larg-em". e:omposée clc quartz prc::<qnc pur et 
rcs~embla11t . ù relie cle la mine tle J),1i;;.1·, clans h' Canton de Derry, Qué. 
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Le dépôt e t recoupé à l'extrémité oue t du puit par un dyke d'aplite 
allant N. O. et S. E., avec un plongement S . O. et ayant 'à la surface une 
largeur de 4 pieds. Le hissage s'e t fait au moyen de seaux cle bois glissant 
ur un halage en boi construit à l'extrémité ouest du gradin. 

, ' 

, ' 
, ' 

' , ' 

... 

' 
' .. {;n" 

' ' ' 

.• ... 

Frn. 46.- Dessin montrant le recoupage de la pyroxénite par un dyke cl"aplite. lot !J, 

concession TT, Canton clc South Sherbrooke, Ont. 

a, a, a', a' aplite : 111. m, m', m' , pyroxénitc ; c, c, ligne de cction. 

On dit que la rnine eonticnt encore beaucoup de mica au fond, mais 
l"cxarnen a été impossible à cause cle l'eau dans le puits . Il y a plusieurs 
excaYations rà l'ouc t du grand puits et elles lais. ent YOir de petits nids et 
paquet de mica foncé dont une grande proportion est trop écrasé pour être 
utili able. 

Conce ion III, Lot 4 X. !--Cette mine appartient à M:M. ll'Iillcr et 
Innes cle Battersea. Elle a été d'abord exploitée, il y a une dizaine d'années 
par :M. McX ally de \Ye,;tport, à bail et ensuite par MM. Cunningham et 
:Mills de Kingston, puis ell e a été achetée paT les pTopriétai rcs actuels en 
1908. Le dernier trarnil exécuté par l :-; pro1Jriétaire8 llate cle 1909. On a 
fait seulement <le rexploitatio11 de smfac:e et il y a plusieurs puib clout le 
plu. grand a :30 pieds clc profondeur. 

La largeuT moyenne clr,; Yei11e,; est cle 2 pie(ls et le mi ca est un ambré 
cle couleur elaire arcC' de,; petites qna11tité:; de ealc:ik ro,;c. Ll y a un peu 
de phosphate. 
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Lot 45!.-Appartient à M. McEwen de Bolingbroke qui ignale de bons 
affleurements de mica. On n'a pas encore tenté d'extraction mai on sait 
que les travaux vont bientôt recommencer, les propriétaire ayant loué la 
mine à un syndicat. 

Lot 7.-M. John llitchie, r ., de Bolingbroke, est le propriétaire de la 
mine qui a été exploitée sur une petite échelle en 1909 par lill yndicat de 
Battersea. Le travail a <été continué durant quelque semaines et un eul 
puits a été creusé à une profondeur de 12 pied , le mica qui e t du bon mica 
ambré clair ce sant à cette profondeur. L'existence paraît être un petit 
nid dans une roche dure consistant en lm mélange de feldspath et de pyro
xène, le tout étant imprégné de pyrite et contenant beaucoup de tourmaline. 

Il y a de la galène au nord du lot sur les filons est et one t, dans du 
calcaire cristallin. 
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Fro. 47 . - Coupe schématique tian le dépôt de mica, lot 2. concession lY. 

Canton de South Sherbrooke, Ont. 

P , irruptions de pyroxénite ; r, calca ire cr istallin : m. mica dépo~ le long des con-
. tacts de la pyroxénite et du calca ire. 

Concession n-, 'Lot E . l-~\pparte1iant à llf. J. M:eEwen . r ., de Boling
broke. La propriété a été exploitée par plu ieurs personne sur une peti~e 
échelle an cours c1es trois clorni >res années en employant une moyenne clo six 
homme . On dit que le mica est do l'excellent amb1>é clair donnant clos 
feuillet;; excellents et peu cle déchets. 



No. Nurn OF MINE 

1 Mil1s & Cunningham 
2 Prospect 
3 Prospect 
4 Dowdell 
5 Prospect 
6 Prospect 
7 Tove! 
8 Tovel 
9 Loughborough Mining Co. 

10 Loughborough Mining Co. 

@ MICA MlCA. MINES AND OCCURRENCES 134 

IN TOWNSHIPS 01', OSO AND SHERBROOiiE SOUTH , ONT. 
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Lot 2 O. -!--Appartient ià M. S. Dodswell de Bolingbroke et a été ex
ploitée pour la .Première fois en 1907 durant quelques semaines par M. D. 
Anderson de Perth avec 2 hommes. On n'a pas tenté d'autres travaux. 

Des éperons de pyroxéuite vert foncé recoupent un encaissement de 
calcaire cri tallin et le mica apparaît ur des zones de contact associé à de la 
calcite rose. 

Plusieurs petits puits ont été creusés, le plus grand ayant 30 pieds de 
profondeur et laissant voir une veine large de 3 pieds contenant des cristaux 
de mica ambré clair assez écrasé. Les contacts ont généralement l'allure E. 
15° N. et la formation a été pénétrée par des dykes opstérieurs de granite 
qui contiennent beaucoup de tourmaline noire. 

Les ateliers avoi inent le chemin qui va du lac Crow au lac Bolingbroke 
et sont à un mille à peu près de ce dernier endroit. 

Lot 8.--'Cette mine a été excavée par la General Electric Co., en 1905 
et a été exploitée durant trois mois à peu près avec une demi-douzaine 
d'honunes. Il n'.a pas été entrepris d'autre extraction. · Il y a plusieurs exca
vations dont les principales ont 52 pieds de profondeur. Elles sont exca
vées sur une veine de fissure de mica associés à de petits paquets de calcite 
rose dan une pyroxénite vert foncé. La veine au fond du maître puits es t 
large de 3! pieds et contient lill mica ambré clair en cri taux de taille 
moyenne. Une petite galerie, longue d'une dizaine de pieds a été pratiquée 
le long de la veine au sud du fond du puits et paraît être dans un paquet 
en nœuds de petit mica. 

L'allure des veine est N. 20° O. et le plongement à la smface 80° E. 
Le mica est assez enclin à la structure rubannée et est dérangée par 

des étages de calcite entre les lamelles, la pyroxénite du toit a une structure 
nettement rubannée, les bande étant perpcndic1ùaires à la veine de mica 
et plongeant Yerticalement. Cela paraîtrait indiquer que les fissures clant 
la pyroxénite se sont développées perpendiculairement à l'allure du dyke. 

On n'a pas employé de machines sur la mine à laquelle on arriYe par 
une route de buisson longue d'un mille et rejoignant la grande route à 
Bolingbroke. 

Canton de Bathurst. 

Concession II, Lot. 21, 22.-Appartient à M. J. H. :Mendcls c1e Perth 
qui a commencé l 'exploitation en 1907 aYec une équipe de c1ix hommes et a 
continué durant cinq mois. Il ne s'est pas fait d'autre tranil. Les ounage 
c-om istent en c1eux puit espacés c1e quelque. Yerges, le plus profond étant 
rendu à 30 pieds et long de 25 pieds par 8 de largeur. 

Les excaYation. sont située à 3} mille à l'ouest de Perth et à quelques 
pieds de la berge droite de la rivière Tay. L'infiltration de l'eau de la ri
Yière a causé des di Eficultés consid érables et il a fallu beaucoup pomper pour 
empêcher reau de monter. 

T,e mica est cle couleur ambre foncé et est sur les Yeines en fis~nres du 
nord-ouest et de l'est clam une P.\Toxénite foncée tendre. Tl :.· a peu Lle ca 1-
cite ou de phosphate aYec le mica qui est habituellement de petite ta ille. La 
mine a clonné jusqu"à présent $.J.,000 de mica. Il n'y a pas de bâtis .. e::; sur 
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la propriété auf une couple de petits hangars contenant un générateur por
tatif employé pour actionner une petite pompe à vapeur. 

Canton North Elmsley. 

Conce sion IX, Lot 25.-Appelé mine Gibson. Le mica a été décoll\'ert 
sur cette propriété en 1901 et un peu de travail a été exécuté par "M1\I. Gib-
on et Haye qui font en uite transférée à M. L. Gemmel de Perth. Ce der

nier a travaillé durant quatre mois et a extrait quelques tonnes de mica 
façonné. Le gîte de mica a, dit-on, coincé en profondeur et les cristaux 
n'étaient pas de bonne qualité, foncés et broyés. Le travail a été arrêté 
dans la dernière partie de 1901 et n'a pas été repris clepui . 

COMTÉ DE LEEDS. 

Canton ~-orth Crosby. 

' :concession II, Lot 7.-Appartient à M. T. Kane de Westport. La mine 
a été prospectée et de petits affleurements de mica ont été localisés. 
' "' Lot 16.-Appartient à M. J . Egan de Westport qui a commencé à tra
'.'ailler en 1904 et a continué durant quelques mois. En 1908 M. H. Adams 
de Westport a travaillé quelque semaine et s'est procuré lill peu de mica. 
Il ne s'est pas fait d'autre travail. Deux petits puits ont été poussé à une 
profondeur de 15 pieds ur un petit filon de fi sure clans une pyroxénite 
foncée, contenant des cristaux de petite taille et un peu broy.és de mica am
bré bigarré. Il y a un peu de calcite sur la veine et on n'a pa constaté 
de mica. Le dyke cle pyroxénite recoupe le calcaire cristallin et tous deux 
ont été pénétrés par de grands filons de granite rouge qui encastre souvent 
des amas et de. fragment de pyroxénite contenant des cristaux cle mica. 

Le gisement ne paraît pas c prolonger à une grande distance. 
De petits affleurements de mica ont été au i travaillé , il y a six ans 

sur le lot 10, concession I et le lot 18, concession II de cc canton, mais le 
réstùtats n'ont pas été encourageants et les opérations ont été bientôt aban
données et n'ont pas été reprises. 

Lot 21.-Appartient à :M. J. Smith de Cedar Bridge. n dépôt de 
eontact entre un dykc étroit de pyroxénite et un gneiss foncé normal a été 
exploité à bail par différentes personnes, r excantion la plu profonde e t 
clcscenclue à 25 piedR et laisse voir une veine étroite de mica ambré moyen. 
Il ne s'est pas fait clc trarnux clepui 1900 et l'existence e. t san importance. 

Conces. ion III. Lot 8.-Conccs ion IV, Lot 8.-Il s'e t fait un peu de 
tlheloppernent snr ces lots au cour des six dernières années, en vertu d'un 
bail clu propriétaire, :JI. C. Crysdale cle \\'estport, . Le traYail le plus récent 
a été exécuté en 190, Rur la concession IV. ne petite quantité de mica 
a été extraite, mais le dépôt ne paraît pas être de grande dimension. 

Conccs,:ion Y, Lot 9.-~\ppartcnant à )1. J. Foley cle \Ye tport, et at
taqué en 1 90.) par 1DI. }[cBclton et Taggart. T.,e ira \'ail cle quelques se
nrn ines ~culement a été exécuté et, clepuis. la mine est iuadire. rn puih; 
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de surface a été excavé jusqu'à une profondeur de 18 pieds sur une veine 
allant du nord-ouest au sud-est dans une pyroxénite normale contenant une 
catégorie pas mal broyée de mica ambré moyen associé à de gros paquets 
d'apatite verte. 

Les cristaux de mica sont souvent endommagés par des enclaves qui con
sistent quelquefois en prismes d'apatite de taille considérable. 

Yers la fin de 1910, M. Adams de Westport qui avait un bail de la 
mine a vidé le puits et avait l'intention de commercer le travail, mais a ahan
donné l'idée. 

Concession IX, Lot 22. - Appartient à M. W. J. Webster d'Edmonton. 
Quelque puits de surface ont été ouverts sur la mine en 1900 par MM. Tag
gart et Arnold qui ont employé une demi-douzaine d'hommes durant plu
sieurs mois. Le propriétaire a exécuté quelques semaines d'ouvrage il y a 
six ans environ et il ne s'est pas fait d' autre extraction . 

Les ateliers sont situés sur la rive nord-est du lac Wolfe ou Rideau
ouest et probablement sur m1e partie du même dyke qui a été miné sur le 
fot 27, concession XI, du canton de Bedford. Il n'y a qu'une excavation de 
quelque importance sur lme veine avec lme allure N. E. et S. O. et sur les 
joints et fissures dans le voisinage immédiat du filon. Le mica est un ex
cellent ambré argenté mais de petite dimension. 

Canton 8011 lh Crosby. 

Concession VII, Lot 14.-Appelé Mind Sand Lake et autrefois un des 
grands producteurs de mica du district. 

C'était primitivement une mine à phosphate et elle a été exploitée en 1900 
par la Brockvi ll e Mining Co., qui a iust.:!llé un grand matériel qu"cllc a exploi
té durant une année, puis a repris es opérations en 1905. Le travail a conti
nué couramment jusqu'à la fin de 1907, puis la mine est restée inactiYe. 
Actuellement M:. D. Farry d'Ottawa, avec quelques hommes, travaille aux 
haldes pour MM. M:enclels et Smith clc Perth et on clit avoir recupéré beau
coup de mica. 

L'excavation maîtresse est un puits circulaire profond de 75 pieds et 
25 pied de large à la surface, creusé dans ce qui paraît être un dépôt de 
mica de cheminée dans une pyroxénite de couleur très foncée fortement im
prégn~e cle pyrites. •Cette pyroxénite paraît avoir bri sé uu encaissement de 
gnei s à biotite foncé clans lequel cl e petit s Yeincs de mica arnisincnt le gîte 
principal de pyroxénitc. Une Yeine clc cc genre viRible dans la partie supé
rieure du puits avait une largeur de 1" - G" et une allure O. 18° S. La py
roxénitc est une roche vert foncée, soU\·ent lrès bro~·éc et conte11ant de petits 
paquets cL1patite verte et brune. De grands amas lenticulaires cl"amphibo
lite noire et à grain groP.sirr existent cl ans le gîte prinf'ipnl, qui ne scm· 
blent pas aYoir la nature cl 'un nai <lyke, mais présente a;::scz l"aspcct cl"un 
batholithe qui a fait éclater le gneiss et emo~·é cles apophy:::e~ et clc petits R
lons dam r encaissement. Cette suppo,:ition ;;"appuie !'nr le fait que le mira e,.;t· 
dit n'a.roi r pas existé en YCin c." r égnl ièrcs, mais aYoir été trouYé 0 ur cles 
joints et clcs fissures, à la foi,.; clan>< la pyroxénite d clan~ le gnc i~,.;. la forma-
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Lion étant d'une nature de toile d araignée. Le gnei s e t une roche trè's 
compacte et très :finement grenue, possédant un peu de schistosité et pa
raîtrait aussi avoir offert plu que la résistance ordinaire ià l'irruption d'un 
batholithe avec en con équence un haut degré d'éclatement. 

FIG. 48. - Coupe dans un gi ement de mica à la mine Sand Lake, lot 15, conces ion 
::'\T, Canton de Routh Crosby, Ont., montrant la disposition, en 

poches de mica (m) dans la pyroxénite (p) gn, gneiss. 

Il y a sur la mine un grand camp aYec une maison de pen ion, hangars 
cle triage et c:hambre à générateur ; un matériel conYenable, comprenant 
des perforatrices à Yapeur, des treuils, des pompes, des tramways à la halde 
ont été installés. 

La mine est à l 1 milles au sud-est de iYe tport et à +·mille d'Elgin. 
Des a Eflcurements de mica ont aussi été localisé et exploité sur une 

petite échelle sur les lots aYoi inants au nord-est. 

Canton Soitih Bnrges . 

Conce,;~ion 1, Lot 5.-:Jiine R effron. Cette mine a été cl 'abord exploitée 
Yers 1880 par :JJ. W. Plumm r de Bo ton qui a extrait de forte quantité<; 
de mica à employer pour les poêles. L'extraction a été entrepri e par plu
sieurs per~om1e8 clepui:-: les première. signalée , parmi le quelle \\ eb ler 
&iC'ie, et :JI. G. \\'. :JieXaughion. l'es dernier~ ont ernplo~·é une demi
clouzainc cl'hommei:; durant dix-huit moi . en 1 !:!05 - (j pour pratiquer quel
ques galerie::: dan" l e~ Yieux puit et les haldes ont été rctraYaillée . On 
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dit que ces dernières ont donné de grandes quantités de mica de bonne 
oatégorie, parce que, les grande tailles eulement pouvant être uti
lisées pour l'indu trie des poêles, toutes le feuilles inférieure à 211 

X ;1" 

étaient jetées de côté. Un certain nombre de longs puits étroits ont été pra
tiqué sur m1e série de veines de mica parallèles qui ont une direction du 
nord-ouest et du sud-est et qui sont à intervalle de quelque 25 pieds. La plus 
grande excavation mesure 60 pieds de profondeur, 50 pieds de longueur et G 
de largeur. La matière ftloneuse con. iste en calcite rose et phosphate vert et 
il y a beaucoup de pyrite . On a trouvé les filons de ce dernier minéral tra
versant le dyke et atteignant une largeur de 311 à 5". Le mica est ambre
doré et une grande proportion des cri taux, quoique d'assez bonne dimen
sion sont un peu broyé. et fendus en mica rubanné. Les veines sont de 
vraie fissures et sont clans une pvroxénite compacte de couleur moyenne, 
prè du contact avec le gneiss normal. Les filons ont été attaqués en gra
dins et les fissures parai sent s'amincir en profondeur. On n 'a pas employé 
de machine sauf une petite pompe. La distance de Perth est de 14 milles 
à peu près et la mine appartient maintenant à M. E. F. Jones de Perth. 

Lot 7.-Appartient à Web ter & Cie, qui cependant n'a jamais exploité 
cette mine. Le dépôt a été primitivement exploité il y a plusieurs a1m6e:; 
pour du mica ià poêles et la mine a depuis changé souvent de mains . Le 
deruier trarnil a été exécuté il y a quelques années par MM. Gernmell et 
McLaren. 

-- "" - - - V 

NW p ..S.E 
Fw. 40.-Coupe dan s un d6pût tk mi ca. lot 7. concL•ss ion ] , Canton de 

South Burgess, Ont. 

Le. halclc. ont été retournées en 1910 par M. E. 'l'. Jones clc P erth. 
~-Je mica est un ambré de couleur dorée et c8t en fi ·sure;; irrégulière::; et en 
JOmts clan une pyroxénitc cle couleur claire. Le. fü~urcR ont été su iYics au 
moyen d'un ciel onYert arec une clirectio11 O. 20°, mc11éc une soixantai11e 
cle pieds clans le flanc d"unc petite arète. Cette tranchée a 3:ï pied~ de pro
fondeur à une extrémité interne et a u11 e largeur ile 30 piecl8. l'_;a pyroxé
mtc est clu rc, c·ompacte et rubannéc horizontalement, Je::; YCincs de rnic·a i::ui
rnnt un c·ours _irrégulier clans la roche et a.'·,mt un aspect clc '' f:chliere11 .'' 
Jl ." a cks pyntcs en granclcs quantités et la roche cle d_\·h tleY it'nt tk plu ' 
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en plus dure en profondeur, gardant cependant sa structure rubannée. Il y 
. a un peu de phosphate et la calcite fait aussi défaut relativement. 

Lot 1.-Mine O',Connor. Cette mine a été exploitée sur une petite 
échelle en 1893 par M. O'Connor et cinq hommes. Le gisement n' a pas ré
munéré des attentes et les travaux ont été abandonnés pour n'être pas repris. 

1C-0ncession III, Lot 3.-Appartient •à Webster et Cie. Un peu de tra
vail de surface a été exécuté là, il y a dix ans .à peu près et on a localisé 
quelques affleurements. Les travaux ont été abandonnés aprè quelques se
maines et, dep1ùs, n'ont pas été repris. 

Concession IV, Lot 1.-Mine 10antin. Ancienne mine de phosphate ap
partenant maintenant à la General lDlectric Co. La niine a été primitive
ment exploitée pour du mica en 1893 par Webster & Cie., avec une éq1ùpe 
de 30 hommes et durant plusieurs années, le travail a été continué par inter
valles. 

Les propriétaires actuels ont exécuté du travail intermittent sur la mine 
et une petite équipe a été employée durant 1909 pour retourner l'ancienne 
halde où l'on a trouvé beaucoup d'ancien mièa. 

Il y a beaucoup d'excavations, le p1ùts principal étant près de la grande 
route. Il y a une longueur de 85 pieds, 110 pieds de profondeur et varie 
de 12 à 25 pieds de largeur. La direction du gisement sur lequel ce puits 
a été excavé est E . 10° N ., et l'existence est sur un contact entre de la pyTO
xénite foncée et du gneiss granitoïde. Le dépôt a une largeur con idérable, 
le remplissage de contact étant de la calcite rose qui contient de paquets 
de phosphate vert et des cristaux de mica ambré moyen, ce dernier étant 
souvent de bonne taille. A 100 pieds la zone de mica a paru être co11pée 
par un chevalement de granite rougeâtre, et après avoir essayé de surmonter 
ces obstacles on a arrêté les trarnux. i l'arrêt brusque est clû à une faille 
où à une irruption postérieure de granite, on n'a pas pu s'en rendre compte.1 

Plusieurs autres puits ont été foncés le long du contact à des intervalles 
de 30 à 50 pieds, mais ils ne vont pas à une grande profondeur. 

La calcite est à grain grossier et est remarquable par son échelle de 
couleur qui ' 'a du blanc rose au gris bleu, dans une même masse. Il y a 
beaucoup de pyrite et les cri taux cle mica sont assez souvent tachés de bleu 
sous l'ac-tion cl e l'acide formé par la décomposition du ulfure. Les pui au 
sud de la mine sont principalement petits et ne dépassent pas 30 pieds de 
profondem. Ils sont exca1"és sur ce qui est probablement un bras dn dépôt 
principal. Il y a un camp comprenant une maison de pension, hangars, 
chambre à générateur avec un grand générateur horizontal et un assortiment 
complet de maehin es a été in::: tallé, y compris, pompes à vapeur, perforatrices 
et treuiL, ce rlernier fonctionnant sur une grue à vergue. La plu· grande 
partie de ce c:amp et de ees machines a été construite et installée par Webs
ter et Cie. 

On dit que la mine do it prochainement être prospectée au moyen d'une 
perforatrice rliamantée et on >: 'efforce de reprendre le prolongement du con
tact pri11eipal en profondeur. 

1 R. \\'. E lis, Bu lletin sur le mi ca, p. 25, Corn. Geol. Can. 1904. 
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Ganton Bastard. 

Concession III, Lot 14.-Appartient à M. A. Rogers de Portland. Cette 
mine qui produit un mica dur cassant, de couleur jaunâtre a été pour la pre
mière fois en 1906, avec six hommes, par Mll\L J. et J . Stoness de Perth 
Road. En 1908, M. H. Adams de W estport a exécuté quelques semaines 
d'extraction et depuis quelque temp , la mine est inactive. Il y a deux petits 
puits dont le plus profond a 20 pieds de profondeur sur les veines à l'est 
et ià l'ouest et de pho phate rouge et vert. 

Ces veines sont dans une rorhe gros ière brune décomposée qui fait pro
bablement partie d'un dyke basique (pyroxénite) que l 'on n'a cependant pas 
encore trouvé dans les ateliers. 

Il y a beaucoup de phosphate et on dit en avoir extrait à peu près dix
huit tonnes. Le mica qui est assez nuageux est en cristaux de taille moyenne, 
les feuilles larges de 12" n'étant pas rares. Mais ces cristaux ont un peu en
dommagés par la présence c1e couches de calcite entre les lamelles. Les puits 
sont situés prè d'un marécage et l'eau cause beaucoup d'embarras et oblige 
à pomper ,çonstamment. 

La mine est à 2 milles au nord-est de Portland. 
Concession VI, Lot 7.1-En 1907 la Brochille Mining Company em

ployait là quinze hommes et avait installé une petite usine et un générateur 
de 40 H. P . Un puits de 85 pieds de profondeur et mesurant 60 x 60 pieds 
a été foncé sur un filon incliné de mica ambré foncé, large de ± pieds et 
plongeant à 45° . Le travail ne paraît pas avoir été poussé longtemps et 
depuis plusieurs années il ne s'est pas fait d'extraction. La mine est située 
à 3 milles d'Elgin et le mica était envoyé à Perth pour être nettoyé. 

L'auteur n'a pas pu obtenir de renseignements au sujet de la mine pré
cit~e en \isitant le voisinage, et comme la carte montre que la région est 
surmontée par des roches sédimentaires, il se peut que la description est des
tinée là la mine Sand Lruke sur la Concession YII, lot 14, du canton South 
Crosby. 

1 Ont. Bur. ~lin es, Rep. Ann. X\"I, p. 871. 
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CHAPITRE V, 

)1USCOVITE OU 1\110.â. BLAXC EX CANADA. 

Introduction. 

La muscovite occupe une po ition secondaire clans la production du mica 
en Canada, se trouvant à cles endroits relativement peu nombreux par rap
port aux grands dépôts cle phlogopite associés aux dykes cle pyroxénite. 

Les meilleurs gisements clécoucverts jusqu'à présent sont ceux du di -
trict du aguenay, Q'llé., situés sur le bas clu fleuve t-Laurent, en aval de 
Q'Uébec. 

Il y a en plus cles dépôts au nord d'Ottawa, en plusieurs endroits cl'On
tario en Colombie Britannique. 

On a fait preuve cle peu d'activité dans l'exploitation cle dépôts de mus
covite, le minéral ayant jusqu'à ce derniers temps imposé un prix moins 
élevé que le mica ambré en raison de sa plus grande dureté et du fait que 
les feuillets sont souvent teinté cle fer et cle manganese, deux défauts qui 
nui ent à sa qualité pour les emplois électriques. Et puis, le dépôts de 
mu covite sont en r ègle générale troUYés as ociés à ces dyke de pegmatite 
de petite largeur qui dépassent rarement une douzaine de pied par le tra
Yer de leur allure . Les cristaux sont un peu épars au hasard clans le massif 
des clykes de ce genre et il est as ez r are qu'on trouve un dépôt donnant un 
rendement continu et profitable comme clans le cas deR ex istences de mica 
ambré. Dans la plupart des eau clans Ontario et Québec, des dépôts de 
muscoYitc de ce genre ont été exploitéR en petit jusqu'à une profondeur 
d'une YÏ11gtaine de pieds, puis abandonné::; aussitôt que quelques difficultés 
minières ont surgi provoquant un accroissement de dépenses. 

Les feui llet>< de l ère catégorie mesurant 3" X .)" et plus, :::ont actuelle
ment presque autant clemanclés et imposent le même prix que les feui llets de 
mica ambré de même tai ll e. 

Il s'e"t fa it récemment quelque prospection clans le rli"trict de la Passe 
de la T ête Jaun e en Colombie Britannique et on en a tiré de · échantillons 
cle mica blanc cle grande taille. 

Les dernières nou"l"'elles tln Bureau des )fines cle C'olomb1e Britannique 
paraissent indiquer que lïncln"trie rl n mirar est encore dans cc district à 
l 'étape prélimina ire de <lé1·eloppeme11t et le rendement n 'etf; pas encore con
:;: igné. 

BeauC'oup cle cle~cription:-: <le:-: exi~tcnce:o; clc rnu"('OYitc qui :-:u iYcnt Ront 
pu i=-éc;; <lanR lC's rapporb antérieur:-: cle ~I. Ci rkel et <le ~I. Obalski et clans 
les Happortf; rle la CommiRsion f:éologique cln Canada. 
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Géologie. 

L'exploitation des dépôts de muscovite en Canada a rencontré beaucoup 
de difficulté et il ne faut pas s'étonner si, sau:f dans quelques cas où l'on a 
trouvé une ricres e exce sive, on a promptement abandonné les puits. La 
position souvent isolée des dépôts, les existences souvent sporadiques ou erra
tiques, combinées avec le. difficultés cle transport sont cles facteur qui en
travent lourclement la crois ance cle l'industrie. 

L'existence cle muscovite se limite, en Canada comme dans d'autres par
ties du monde, à cle clyke ou filons de pegmatite. Ces pegmatites sont en 
fait cles granites grossiers, ou comme on les a appelée cles granites géants 
et on peut les trouver clans toutes les parties du monde recoupant le roches 
plus ancienne comme les gneiss et les micachistes. Au Canada, ils exi tent 
dans ce qu'on appelle la formation Laurentiemrn, un grand complexe dc 
gneiss et de calcaires cristallin associés à des roches semblables à des dykes 
comme le amphibolites et les pyroxénites. Les dykes de pegmatite ont fré
quent<; et même d'existence universelle dans l 'étendue de roches Lauren
tiennes et recoupent le gneiss en concordance et à des angles variant avec 
leur allure. Les plus grands dykes se rencontrent habituellement aYec nn 
plongement et lille direction correspondant à celle de la roche encaissante, 
cette dernière allant de 35 ° à la verticale et la dernière étant approxima
tivement N . 30° E. Les dykes plus petits contiennent rarement des cristaux 
de mica cl 'une dimension quelconque et souvent recoupent le gneiss, etc., à 
de angles cl i \'ers. 

Credner, Dana, de aussure et Sterry Hunt, entre autres géologues no
toires sont d'aYis que l'on peut trouver une analogie entre les pegmatites 
et de naieR Yeines, et que Je contenu minéral des premiers est le résultat de 
la µosition success ive d'une solution aqueuse sur des fissures dans le gneiss 
et leR schistes où il exite. L'opinion généralement acceptée maintenant est 
que les clykes de pegmatite représentent des "après naissances" d'un granite 
normal µrofondément situé et résultant d'émanations pneumatolytiques d'un 
magma granitique encore fluid e dura.nt . on opération de refroidi ssement. 
Une autre théorie in termédiaire c. t que les clykes repréRentent des apophyses 
d'une irruption granitique, la Yariation de la structure granitique étant due 
à des conditions différentes de température et de pression prévalant clans 
l 'espace confiné d'une fis~mre et aussi à llll excès de Yapenr d'eau clans le 
massif magmatique résiduel. Rolland est enclin à croire que le. >:chistes 
traYcrsé,;: par les rlykc;.; pegmatique., tout en étant dam une certaine mesure 
altéré~ par l'action <les irruptions ont, en retour, exercé une influence corres
pondante sur la composition des cl:vkes. 

Bi en que, en règle générale, C'ontenant ;:;eulement du mica à mmcoYite, 
les clykes cle pegmatite ·ontiern1ent souYent beaucoup de biotite et cle mica 
noir. C'est le ras pour les clykes du district clu Raguenay, Québec, et la 
même eho::;c peut f'e Yoir dans l'étendue clc Hasting;:;, Ontario. Dam le 
canton cle 1Icthuen, on signale de. criRtaux cle nrnsco1'ite mesurant 3" X -l" 
de largeur clam le. 1:-ke::; de pegmatite à . yénite. C'cl' cl:·kes ont été exploité. 
pom le rorinclon et à 11 ne profondeur cl e quinze pied!', on a r encontré cl es 



cristaux de biotite contenant de enclaves de corindon. A -±1 piecls, le filon 
a fini dans un amas de corindon, muscovite et biotite. Beaucoup cle mica 
que l'on trouve dans des dépôts de corindon sont considérés conune con ti
tuant un produit d'altération du corindon. 

Les :fig. 5, 6 et 7, pages 38, 39 et 40, montrent de exemples type de 
dykes de pegmatite contenant des dépôts de mica qui présentent lIDe nleur 
industrielle. Bien que ne possédant pas la même teneur q118 les pegmatites 
indiennes, les dépôts canadien leur ressemblent beaucoup comme traits géo
logiques généraux. 

En règle générale, les euillets de muscovite, de taille commerciale ne 
sont pas dans des dyke ayant moins de 5 à 10 pied . On trouve quelquefois 
des cristaux de bonne taille clans des dykes étroits, mais l'existence e t habi
tuellement piradique et ne farnrise pas une extraction profitable. D'un 
autre côté quelques-i.ms des clykes les plus grands ne contiennent pas du tout 
de muscovite et se composênt surtout de quartz et de feldspath. La mu co
vite va en dimension ·de petites écailles comme celles qu'on trouve dans le 
granit normal à des plaques de 3 et 4 pieds de largeur. Pour de plus am
ples notes sur la géologie des dépôts de muscovite, voir aux titre Bré il, 
Inde et Afrique Allemande de l 'E st . 

Emplacement des existences de mica muscovite. 

PROVINCE DE QUEBEC. 

DISTRICT DU S...1.GUEN...l.Y. 

Du côté est de la rivière Saguenay, il y a un certain nombre de filons 
de pegmatite gro sière recoupant le gneiss clioritique. La région n'est pas 
rnleYée ni exploitée à fond, mai depuis 1891 et 1892 on a fait beaucoup cle 
rlécouYertes dont quelques-unes sont importantes. Le mica généralement 
trouYé est un espèce rose foncé quand on le trouYe en feuillets épais. Les 
principaux dépôts ont été trouvés dans les cantons de Bergeronne , Taclous ac 
et Escoumains. 

La mine M:cGie est située dans le bloc C des Bergeronnes à 12 mille 
du lac des E scournains. Le filon d'après l'examen de M:. Obalski Ya au norcl .. 
est sur une longueur d'un quart cle mille recoupant le strates de gne.i s 
dioritique. La largeur est de 15 à 25 pieds dans la partie méridionale où on 
l'a trarnillée sur une longueur de 140 pieds au nord, ]a veine mesure plus 
de 75 pieds et on peut voir de grands cristaux repartis sur toute la matrice. 
Deux puits profond de 15 et 25 pieds ont été foncé . Quelques crif'taux de 
mica >'ont de grande taille mais se bri ent en pcti t feuillets quand on les 
clétache du roc. On trouve de bon cristaux cle tourmaline, de grenat et de 
ber~·l ayant quelquefois 3" de diamètre; on trouve aus i cle petites quantités 
d'apatite dans le voisinage des cri taux de mica,. Le mica e t généralement 
de qualité excellente, clair et exempt de tache et propre aux travaux de dé
coration. Quinze tonnes de cristau..."'\: de mica brut ont donné 21 tonnes de 
mica taillé 3" X 4", quelques plus grandes taille. mesuraient 7" X 10". La 
min e a été t raYailléc par intermittence et actuellement ]c travaux sont su -
pendus. 
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A côté de celle-ci, il y a la mine Moreau appartenant à M. L. A. Robi
taille cle Québec. Le filon suit une direction nord-est et fait voir où il a été 
exploré un grand nombre cle beatu;: cristaux de mica transparents. Il y a 
beaucoup cle clykes cle pegmatite clans la roche encais ante et cependant il ne 
'y est pas fait de travail. 

La mine suivante cle quelque importance est le Claim Beaver Lake, près 
du lac, à 11 milles à peu près du fleuve St-Laurent. La largeur clu filon, 
d'après M. Obal ki est de 100 pieds, et augmente quelquefois à 200 et méme 
à 300 pieds, avec un plongement vertical et une direction nord-est. Plusieurs 
affleurements clu filon font voir cle beaux cristaux cle mica irrégulièrement 
répartis dans la pegmatite. Cette mine a donné clu mica blanc transparent 
de haute valeur. 

En plus cles existences ci-dessus décrites, il y a beaucoup de prospects 
dont quelques-uns promettent beaucoup. On a signalé beaucoup cle filons 
dans le pays au nord de la mine McGie .à la source cles rivières Beaulieu et 
Bas cle Soie, mais l'écart de ces endroits est un grand embarras jusqu'à pré
sent pour la réussite de leur exploitation. Entre Taclousac et Bergeronnes, 
sur la rivière Little Bergeronnes, on a découvert un dyke cle pegmatite con
tenant cle grands cristaux cle mica, sur le contact aYec le gneiss. Le filon 
a été excavé par MM. Dupuis et Latimer de Québec, et a donné cles résultats 
encourageants. 

Le long des berges cle la ri\'ière Canard, près clu St-Laurent on a loca
li é beaucoup cle filons cle pegmatite, mais le mica, à une exception près, est 
seulement en petits cristaux. 

A cette exception, un petit filon cle quartz associé à un autre filon de 
pegmatite fait voir une quantité appréciable de mica d'assez bonne taille. 
Dans la région du lac St-Jean on a fait beaucoup de découvertes, mais les 
difficultés cle transport ont si considérables que, jusqu'à pré. ent on n'a pas 
e sayé d'exploitation sérieuse. 

Les principaux affleurements de mica ont été localisés clans le canton 
Pontbriancl près des sources cle la rivière Pcribonka et 250 milles au no rel 
clu lac St-J-can on dit que le mica de bonne taille est très clair, existaut clans 
tm grand clyke de pegmatite. 

On signale aussi de grands cristaux près cle X otre-Dame-cles-Anges, sur 
la rivière Bastieau, district clu lac St-Jean. 

Sur la rive nord du golfe cln St-Laurent, au nord cle l'île Anticosti, on 
peut trouYer des clykes de pegmatite contenant un peu de mica, ~ur les îles 
à l'embouchure de la ri ,-ière \Yatshishu. Les dykes atteignent leur plus 
grand c1é1·eloppernent sm la côte est cle la haie de Quetachu, :ilfonikuagan, 
et contiennent, en plus clu mica, beaucoup de felcl f:path cle Yaleur. 

Monsieur J. Laflarnme 1 Rignale une 0xiRtcncc cle mica fonc-é en c-ri~hrnx 
larges de 2 pied::;, (la1rn le Yoisinage cle L\nse à Caron, Rur le rang Il 1 de 
Jonquière, clii-;trid <lu Saguenay. Il ne paraît pm; y HYOil' CU crexploitation 
clu <lépôt. 

1 Rapport des Trarnux, Com. Geol. Canada, 1882-8-L 
16 
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On · signale une existence de muscovi ta associée à des schorl à l'ile Y eo, 
dans la rivière Haut 't-:Jfaurice, comté de Portneuf, mai le dépôt ne paraît 
pas avoir été exploité dans lille mesure quelconque. 

CO:UTÉ D'OTTAWA. 

Canton de Villeneuve. 

Rang I, Lot 31.-:Mine Villenem'e, située à 20 milles au nord de Buc
kingham et 3 milles à l'e t de la rivière Lièvre. Le dépôt a été d'abord 
exploité en 188-! par M. IV. A. Allan d'Ottawa qui, plus tard, a vendu la 
mine à la Canadian Mica & 1\Ianufachuing Co. Ltd. ette compagnie a 
expédié constamment de 188-! à 188 et a produit environ 35,000 livre dl~ 

feuillets faillés vendable d'excellente qualité. 

gn 

HW 1.YB' 
l'IG . 50.-Coupe de la collinP d<' la mine Yilleneu,·e, lot 31. rang J, Canton de 

Yi llencuve, Québec. 

gn, g1wi ~s ; P, dykc de pegmatite ; m . iones de mica ; f, feldspath massif 
( microcline et albite). 

La mine qui éta it bien équipée de machines modernes et qui employait 
un personnel de Yingt-cinq hommes a passé en 1 8 aux main de :JI. . P. 
Fnrnchot, qui a exploité par intermittences de 1890 ;\ 1 9 . En 1908, la 
mi ne a été achetée par 0' Bricn et Fowlcr qui ont continué à travailler jus
qu'en clécernbre J !)09 avec nne mo~·enne cle 10 hommes. Depuis. la mine est 
inactire. 

La mine était comenablement out illée d'un grand matériel. mai la 
chambre des générateur" contenant le compresseur, etc., a été détruite, il }' a 
sept ans ciwiron . Les édificeR actuels consistent en nn grand hangar (le 
mesurages, une maison cle pension, une forge et de grand hangars. Le mica 
de la mi ne "Jioose Lake appartenant aux mêmes propriétaires est rapporté ici 
par la route pour être taillé. lin groupe cle fillette faisant le trarnil. 



PL.ANCHE XVIII. 

Vue généra.le de la mine Villeneuve, lot 31, rang I , Canton de Villeneuve, Québec. 
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l ;a mine Villeneuve est située ur une sene parallèle de dykes de peg
matite qui ont été traversées le long de la stratification cl'un gneiss gris 
:finement grenu. Les clykes vont clu nord-est au sud-ouest et plongent à 80° 
enYiron au norcl-est. Ils sont de largeur variable, celui en question étant 
le plus large et mesurant 150 pieds de largeur. 

Le gneiss encai sant est fortement grenatifère et est tourmalinisé près 
du contact comme résultat de l'irruption granitique. Les ateliers sont situés 
du côté sucl-ouest d'une colline bas e (voir Planche XVIII) et consistent 
en une galerie ouverte pous ée ià une centaine cle pieds dans la colline et 
ayant une hauteur cle 60 pieds à son extrémité interne. Du fond de la 
tranchée c1e galeries ac1c1itionnelles ont €té taillées clans une colline et un 
puits de 12 X 12 pieds a été foncé à une profondeur de 50 pieds. Le mica 
existe principalement le long et près c1u contact occidental et c'est là qu'il 
se fait le plus c1e travail. Le massif c1u dyke consisfo en une association 
intime c1e feldspath blanc ( microline et albite) et c1e quartz blanc où sont 
enclaYés des cûstaux c1e muscovite. 

Les tourmaline n-0ires ( schorls) abondent clans le massif rocheux en 
grandes aiguilles bien formées qui sont souvent en agrégats rayonnants et 
po sèdent quelquefois une longueur cle plusieurs pieds et une épaiP.seur d'une 
couple de pouces. La planche XXXII montre des cristaux de tourmaline cle 
ce genre traversant un amas de feldspath. 

L'existence de spessarite, membre de la famille grenat avec un contenu 
de manganèse et une couleur bien rougeâtre est intéressante. Le minéral 
est généralement en agrégats locaux, mais quelquefois aussi en individus 
épars clans le massif du dyke. Les cristaux ne présentent pas en général 
de contours bien marqués, mais sont généralement bordées avec des faces 
arrondies. Il y a cepenc1mit cles exceptions à ce mode d'existence parmi les 
grenat que l'on voit quelquefois inclus clans les cristaux de muscoYite eux
mêmes. Ceux-ci, bien qu'aplatis quelquefois, sont des exemples assez bien 
déYC'loppés du type cloc1écaèc1rc ordinaire. Les autres minéraux q1.ü, sans être 
communs se rencontrent quelquefois clans le dyke sont : l'apatite vert gris 
(habituellement massiYe); le zircon en iucliYic1us clc taille moyenne;· la 
fiuorite Yiolettc, le bcr:vl, et les minéraux plus rares, monazite, pitchblem1e 
et le produit rl'altération de ce dernier, la gumrnite. Ces minéraux doiYcnt 
être eon idérés plutôt à titre de curioP.ité que de produits industriels et se 
trotll"ent rarement en quantité appréciable. Le mica qui était très demandé 
primiti1·ernent pour les poêle><, etc., e. t une muscovite verdâtre qui existe 
. ou1·ent en g-ros cristaux. Un cristal trouvé pesait 281 livres et mesurait 
:JO" par 2 '.2 donnant $.)00 de mica Yenclable. 

·Les indiYidus possèdent rnremcnt le contour ·régulier du cristal, ils sont 
habituellement <le forme incli. tincte bien que la torsion due au broyage soit 
rare. 1 .es feuillets sont plats en général et ;;;e fendent facilement, mais ne 
P.ont trè,; ré,;istant;; et ont une tendance brisante quand on les courbe. En plus 
la qualité clcs feuillets est souYent beaucoup détériorée par la pré. encc entre 
le:-: lamelles de nombreux cristaux aplati;;; de grenats qui ~ont peut-être assez 
rni11c·c;; pour figurer un peu moins que c1e;; taches. Des pellicnles clentriti
que~ <le >'pécularite et de gothitc sont au~,;i fréquents et Ternlent ~ouYent les 
feuillet!' presque opaques. (Yoir planches et x:s::s.YII et :s:X:S:YIII). 
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Ces enclaves rendent_ les feuillet inutilisable pour les besoin électri
ques car elles augmentent la conductibilité du mica et les rendent ainsi im
propres à l'emploi _des poêles et des lampes. Il est donc difficile actuelle
ment de trouver un marché pour le mica produit _et beaucoup est à présent 
sans emploi dans les mines. 

Le feldspath que l'on a récupéré comme un ou -produit de l'extraction 
du mica est de deux e pèces: microcline ou feldspath, soude ou potasse, et 
albite ou feldspath soda. Tous deu,\: sont généralement blanc bien que la 
variété de microcline connue sous le nom de pierre amazone et de couleur 
verdâtre. e rencontre quelquefois. La péristérite, nom donné à une variété 
d'albite, qui laisse voir une haute iride cence n'e t pas rare et 1 on a trouYé 
à la mine de beaux exemples de ce minéral qui rivali e a\ec la labraclorite 
pour les jeux de couleur. 

Le feldspath, en raison de a pureté a été reconnu, en Angleterre et 
aux Etats- nis comme remarquablement appréciable à la fabrication de la 
porcelaine fine . Mêlé au Kaolin, dans la proportion de 52 p. c., le essais 
ont donné le ·meilleur réslùtats. En 1889, à peu près 400 tonne ont été 
expédiées en Angleterre et aux Etats-Unis et bien que le prix payé ($7.00 
à $9.00 la tonne) ne soit pas très élevé le feldspath peut être con. idéré 
comme un sous-protluit commercial connexe à l'extraction du mica. 

L'analyse suivante du feldspath a été faite par le Service Géologique 
des Etats- nis et pour démontrer son état r emarquable de pureté nous y 
joignon la composition théorique. 

Silice. . . . . .. 
Alumine ... . 
Potass . . . 
Fer ... . 

.Analyse 
63 .9G 
19. lG 
16 . 88 
trace. 

Compo ition théorique 
6-!.61 
18 .49 
16 . 90 

Un échantillon d'uraninite. ou pitchblende provenant de cette mine a 
été anal~·sé par le· en-:ice Géologique des Etats-Unis et on a trôuvé qu'il 
contenait: 

Oxyde cl° uranium. . . . . . . . 
Oxyde de yttrium . . . . . . . . 
Oxyde de ceri1im et thorium . . 

37. 70% 
2.57% 
G. 1% 

On a trouvé qu\m pecimcn de gummite recueilli par l'auteur excite 
légèrement le scintilliscope, ce qui montre la présence d'un peu de radium. 

On dit qu'il y a cle la cerite et on a trouvé un minéral brun compact 
ayant une apparence de matt et res emblant à de la monazite. L'exi tencr 
de ces· 1ninéraux contenant des terres rares est intéressant, mais comme il a 
été dit plus haut, elles sont Ri rares, qu'elle ne pourront jamais être exploi
tées industriellement. 

Un peu de quartz ma sif cle cette mine est remarquablement clair et 
exempt cle défauts. Quand il est coupé en c-abochon, il montre une étoile 
à sept pointes nettement tracée et il a alors de la rnleur c·omme pierre pré
cieuse, c'est le jo~·au appelé "quartz aRteria" ou "quartz étoilé." 

La planc-he XIX fait Yo*ir un filon étroit de porphyre-quartz-pyroxène 
qui i.raYeTRC le dykc de pegmatite près de , on contact . ud-e t avec le gneiss. 



PLANCHE XIX. 

Filon de porphyre quartzeux il p~·roxène recoupant la p grnatite. )Jine Villeneuve, 
lot 31, rang I, Canton de Vi lleneuve, Québec. 



: 
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Le filon n'a que quelques pouces cle largeur et contient une roche noire com~ 
pacte et très clure, elle est remarquable en ce qu'elle constitue. la seule 
preuve visible clans le district, d'irruption postérieures aux pegmatites elles
mêmes. 

n specimen cle muscovite rose venant cle cette mine est ignalé par 
G. C. Hoffman en 1887. 

A la page 48 T cle la publication citée, on signale aussi une grancle 
quantité cle monazite et on trouvera l'analyse d'une portion cle ce minéral 
clans l' American Journal of Science, 3e série, Vol. 38, 1889, page 203. On 
clit avoir trouvé dans la mine en 1885 un massif d'uraninite de plus cl'une 
livre de poicls et partiellement altérée en gummite. 

Canton lV est Portland. 

Rang II, Lot 20.-0n dit que cles indications cle mo coYite existent sur 
ce lot. }\fois les feuillets sont trè. tachés clc fer et contiennent cles enclaves 
de pécularité et cle grenat. 

Lot 21.-0n a fait ici un peu d'extraction de mica il y a une quinzaine 
d'années sous les ordres de l 'hon. O. A. Dugas, mais la qualité des feuillets 
était très détériorée par des taches de fer et on n'a pas fait d'autres traYaux. 

Canton de Hiûl. 

Rang XII, Lot 7.-Il y a sur ce lot cle petits dépôts de muscoYite mais 
qui n'ont jamais été exploité . Les clykes de pegmatite sont fréquents dans 
le diistrict et peuvent contenir du mica muscoYite, mais on n'a pas encore 
ùécouYert d'existence importantes. 

Canton de Bitckingharn. 

Hano- :S:lI, Lots 12, 13.- Mine P earson. Il y a sur cette mme de la 
pegmatite et elle a été exploitée pour clu feldspath . On a tromé beaucoup 
cle mica, mais il a peu de valeur en raison des taches et clos enclaYes qu' il 
contient. 

Canton 11' alcefield. 

Rang YII, Lot 25 E . t,-Mine Leduc. Cette mine appartient à O"Brien 
et Fowlcr et a été exploitée pour feldspath et tourmaline. Le dépôt est 
du type de pegmatite ordinaire et contient du feldspath Yert (amazonite) 
cle la pér istérite et du grenat en plu. de petites plaques de lépidolite grise 
et d"agrégats cle tourmaline Ycrte et rouge. Une certaine quantité de cc 
dernier minéral a été extraite aYcc lïdée d'employer les cristaux les plus 
clairs t le;; plus parfaits comme pierres précieuses mais la proportion 
exce;;si 1·0 de spécimens nuageux et fracturés était si forte que l e~ ha
Yaux ont été abandonné;:. Le mica a peu cle Yalcur commerciale, il est clnr 
et bri!"ant et pré;;ente seulement une importance comme source éYcnluelle 
cle l'élément lithium dont il contient presque jusqu'à 5 p. c. 

J Hap. Ann. Corn. Geol. Can., partie T. 
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On signale dans cette mme l'exi tence de petites quantité d'uranite, 
de gummite et de ftuorite . 

En 1884, une tonne environ de leipdolite a été extraite atec l'idée que 
c'était de la muscovite et on a tiré des feuillets ayant jusqu'à 2 pieds de 
diamètre. 

Une analy e1 de ce mica a donné: 

i02 .... . ..... . .. . 
Al20 3 . . •. ... . .. 

Fe20 3 •••• . .•.••. • •• 

MnO ... : .. 
K 2 0 ...... . . 
Xa20 ..... . 
Li20 .. 
MgO . . 
F . . . . 
H 20 .. 

Total.. . . 

CO:llTÉ D' ARGE:NTEUIL. 

Canton de Grenville. 

-! . 89 
21.16 

2.52 
4 .19 

10.73 
1.34 
5 .4-! 
0 . 36 
7.41 
1. 90 

102.94 

lfang VI, Lot 9.-0n a extrait dès 1853 des cristaux de mica de grande 
taille et des feuillets ont été envoyés à l'Exposition de Paris en 1855. Il 
ne s'y est pas fait de travail depuis bien des années. 

On signale aus i des affleurements de mica, du rang V, lot 10 et rang 
X, lot 1, du même canton. 

CO)lTÉ DE BERTHIER. 

Canton de Jfaisonnem:e. 

La mine Maisonneuve appartient à Théodore Doucet de 11IontTéal et est 
située au bord ud-est du lac Mica, rang II, lots 1 et 2 du canton de Mai
sonneuve, comté cle Berthier, à 40 mille de la station de Stc-Emilie du che
min de fer Canadien du Pacifique. Les roches sur cette mine appartiennent 
aux espèces de gnei laurentien et sont recoupées obliquement par un filon 
massif de pegmatite variant cle 36 à 52 pieds d'épaisseur, copieusement 
chargé de mu covite en gros cri taux dont beaucoup donnent detl feuillets de 
taille et qualité vendable. Ce filon a été mis à jour par une excavation de 
vingt pieds à peu prè ' par 12 ayant en moyenne 10 pied cle profondeur. 
Le filon va droit cle l'est à l'ouest, tandis que l'allure du gneiss est X. 52° 
O., ce qui montre que le filon recoupe la roche encaissante à un angle de 3 °, 
le plongement étant perpendiculaire. Un mur solide, bien net, peut être n1 
du côté nord-ouest; du côté est le mur n·a pa été mi à nu. Le filon a été 
mis à décomert par dépouillements, i;;ur une distance de 300 pa t dénote 
les caractéri tiques d\m dépôt fayorable. La ro he de chaque côté de la 

l Rap. Annuel Corn. Geol. Can. 1899. 
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roche encai sante, en contact avec elle, et la traversant généralement, est un 
agrégat à grain relativement fin de quartz, feldspath et amphibole avec des 
parcelles écailleuse de mica disposé en étages parallèles. La matrice du 
filon, d'un autre côté, consiste en de gros amas gro sièrement cristallins de 
quartz pur et de feldspath à orthoclase de couleur chafr, serrée confusément 
ensemble, mais bien nets et paraissant fréquemment se tra>erser les uns les 
autres avec des parois de clivage rayonnant en ligne droite sur des longueurs 
con idérables. Le mica muscovite blanc est dans ce filon en cristaux isolés, 
repartis irrégulièrement sur toute la largeur et partiellement en accumula
tion près du contact avec la formation adjacente. Tous les cristau:s: retirés 
de cette mine fournis ent de beaux feuillets, se coupant de 2" X 3" à 3" X 7" 
et quelques cristaux in situ mesurent 1~" carrés. 

Le filon de pegmatite comme celui de la mine Villeneuve, se distingue 
par l'existence de minéraux étrangers. En plus de la tourmaline, le beryl et 
des grenats, le minéral rare sarnarskite se présente assez fréquemment dans 
les exca>ations faites dans le filon. Une analyse de samarskite trouYée sur 
cette mine donne comme pourcentage des terres rare. contenues les chiffres 
suivants: 

Oxyde d'uranium .. 
Oxyde de yttrium . . 
Oxyde de cerium et de thorium . . 

Canton de De Sales. 

10. 15 % 
H.3+% 
+.~8% 

Une autre mine a été remarquée par suite de l 'existence du minéral 
clévéite 1 qui contient du radium et est "ituée à 17 milles au nord-est du 
village de la M:albaie (comté de Charlevoix), près du lac Pieds-des-Monts 
dans le canton de De Sales. Le filon de pegmatite a une longueur de 300 
pieds et une largeur moyenne de 20 pieds. Il s'est fait un peu de trarnil 
d'exploration sur cette mine en 1893-4 et un cri stal pesant 700 hues et me
surant 32" X 25" donnant des feuillets parfaits de 10" X 14" a été extrait. 
Quinze à vingt tonnes de mica grossier ont été extraites et préparées pour 
le marché. 

La mine a été subséquemment travaillée durant quelques mois par la 
Canadian Mica Co., mai s la compagnie est tombée en liquidation et la mine 
e,:t restée inactil·e depuis. L'exü;tence de biotite associée à cle la muscovite 
est à ,:ignalcr, mais cc dernier minéral est trop broyé pom avoir de la Yaleur. 

PROVINCE D'ONTARIO. 

Dam la proYince c1"0ntario, plusieurs dépôts ont été découYerts qui 
promettent, mai s jusqu'à présent aucun 1ùi été exploité dans une mesure 
appréciable. 

rnc des prcmièrCR, sinon la première, des mines de mica mises Cll CX

p]oitation dans la proüncc a été celle exploitée en 1869 par la ::\ ew York 
1\Ii ra Co., "ur la concession IX, lot 16 du canton de ::\ orth Burgess. "C' ne 
équipe de 22 hommes a été employée et 2 tonnes de mica l'miron ont été 

1 \ "oir .Journ. Can. :\lin. ln"t., Yol. \ïT. p . 2-l3. 
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extraites. La majeure partie a été expédiée aux Etat -1Inis et a dû être 
employée dansl 'industrie des fourneaux. 

Dans le comté de Frontenac, canton Clarendon, lID dépôt de mu co
vite a été exploité irrégulièrement, ur la concession II, lot 2-±, mais le mica 
était trop taché de fer et il a fallu ùiscontinuer les travaux. 

Dans le canton voisin de Palmerston, un gi ement de muscovite a été 
exploité vers 1880, sur la conce sion II, lot 2±, par un 1\1. reppard. On dit 
avoir extrait des plaque de 14" X 18" mais les travaux ont été vite aban· 
donnés - on ne dit pas pourquoi. 

Dans le canton Miller, conce ion XI, lot 4 et 5, on a extrait de la 
muscovite durant quelques année . L'endroit est à 30 milles à peu près du 
chemin de fer King ton et Pembroke et le mica e t souvent ouillé par des 
taches de fer. 

Dan le canton de Calvin, à 10 milles à peu prè à l'ouest de )fattawa 
et lf mille au nord-est de la station de Eau Claire, du chemin de fer Cana
dien du Pacifique on a localisé de dépôts de mica blanc qui ont été exploités 
clans lme certaine mesure. Ilextraction a été virtuellement limitée à la 
concession IX, lot 19, où le minéral e t clans un grand dyke de pegmatite 
recoupant du gneiss. On a trouvé de cristaux de petite taille et le travail 
a été vite abandonné. Sur la conce ion I, lot 9, un dépôt de muscovite 
verdâtre a été travaillé en 1893 par M. J. :JfoKay qui a forcé jusqu'à 25 
pieds, puis abandonné le puits. 

ur le lot 16 des concessions I et II du même canton, M. F . B. Hayes 
d'Ottawa a commencé à travailler six filons parallèles de pegmatite micafère 
en 1 93, mais les notes n'indiquent pa de succè . 

Il y a au si de la muscovite en quantités con iclérables clan le voisi
nage du lac Allumette près de Pembroke, comté de Renfrew, Ontario. On 
dit que M. A. Murray a trouvé, il y a longtemps, de grands cristaux de 
mica, mais on n'a pas pu constater l'importance du dépôt. 

Sur l'île Yeo, près de l'extrémité supérieure du lac Tar, qui fait partie 
du groupe des Mille Isles du St-Laurent on a trom·é un peu de mica blanc 
clan un dyke de pegmatite mais on n'y a pa fait d'extraction. 

On signale aussi des affleurements de mica clans le canton de Clelanc1, 
12 mille. au uc1-est de uclbury, et dans le canton de Gladman, 20 milles 
au nord clu lac i\ipissing. 

Darn; le canton de Hungerfood, comté d'Ha tings, de petits feuillets de 
. muscoYite ayant en moyenne 6" X 611 ont été extraits Yer 1890 d'un dyke 
étroit de pegmatite ayant une allure du X. E. au . O. 

On signale au~. i l'existence cle beaucoup de mu coYite le long de la ri
Yière Petawa"IYa . 

Dans le canton Effingham, comté cl' .Adtlington, quelques petit dépôts 
de musco1·itc ont été trarnillés en 1890 par ~DL Smith et Laccy, qui ensuite 
ont ouYert la mine de mica ambré de Sydenham, Ont. 

Au clébut de;; quatre-vingt-clix, lme. mine cl~ muscovite était exploitée 
clan~ le eanton crObinger. près du lac :Jiazinawe, mais on ne sait pas aYec 
quel snccès. 

1 Rap. Corn . Geol. Can. 1870-il, p. 316. 
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Dans le canton Ferguson, concession II, lot 18, à 10 milles de Parry 
ound, le Georgian Bay Mining Company employent, en 189±. quelques 

hommes à extraire une muscovite assez bigarrée. On dit que les cristaux ont 
été un peu broyé et les felùllets ne dépassent pas 8" X 10". La mine a été 
appelée mine Harris et l'on a atteint dans les ouvrages, une profondeur de 
30 IJieds. 

La mine Oak Ridge, conce sion XII, lot 8, du canton McDougall a été 
ouverte la même année que la précédente et a donné beaucoup de mica bi
garré. 

Sur la concession X, lot 12, du même canton, la mine Yalentine a été 
exploitée durant quelques mois en 1894 et était équipée avec un petit géné
rateur ~ une chèvre. Les ouvrages consistaient en tranchées ouvertes et 
n'ont pas été menés ià une profondeur quelconque. 

Des affleurements favorables de mica ont été à la même époque signalés 
sur la concession I, au lot 2 de Ferguson et aussi clans le canton voisin de 
Burpee. 

Près de Eclgington, canton Chester, la Virginia Mining Company de 
Toronto a attaqué un dépôt de muscovite en 1896, mais ne semble avoir 
beaucoup réussi. L'extraction du mica blanc daus le district de Parry 
, ound, ne paraît pas aYoir été une entreprise très profitable. 

De nombreuses petite indications de surface ont été excaYées dans le:> 
quatre-Yingt-dix et des travaux ont été menés· sur une petite échelle en diffé
rents endroits au cours de ces dernières années. Les excaYations faites dé
passent cepcndant rarement vingt-cinq pieds et il semble que les dépôts ne 
soient pas a . ez riches pour rembourser les frais d'exploitation sur une 
grande échelle. 

U. A. ·C. Lmrson signale une mine de rnuscorite en exploitation en 1855 
sur le côté sud de l"îlc Falcon, du lac des Bois, mais il ne paraît pas y aroir 
été exécuté de travail récent. Le mica est dans un dyke cle pegmatite re
coupant clu gneiss et les feuillets sont grands, mais assez tachés de fer . Il y 
a aus1:;i clcs dépôt clans la baie Sabaskong et sur l'île Big ainsi que sur le 
lac Hainy, le premier cle ces endro its étant_ le seul traraillé jusqu"à présent. 

Dans le distri ·t de Parry Sound, canton de Prouclfoot, il y a un gneiss 
p·n·:";::icr et fineme11t grenn contenant cle la biotite et du mica à musco\"ite 
p·~1 '' · Le gneiss est tra\·c rsé par dirers amas cle diorite finement grenue, par 
un grand nombre de dykcs de pegmatite qui ont appelé rattention des pros
pecteurs en rai. on des beaux cristaux qu' ils contiern1ent. Ces dykes Yarient 
beaucoup en htille et en composition, mais les filons, même les plus étroits, 
contiennent des r ri stanx de mica. d'excellente qua.lité. Dans l\m des plus 
g-ros de ces clykC"s, les cfo·ers minéraux . ont en cri staux üe taille gigantesque, 
<'! ·i~taux de microclinc atteignant une longueur de :1 on -± pic(l,.; ci cristaux 
tle mica donnant fréquemment clcs plaq11es clc 8" X 10". On trom·e là la 
biotite aussi bien que la rnu,.;co1·itc, mai~ la rnusco1·itc qui c~t parfaite en 
qnalité et en clirngc conricnt seule au commerce. 

De,.; arficurernent,.; (le rni('a llc µ:rn1Hle taille ont nu~~i été lornlisés dans 
le ra11ton (le :Jf({'onkt'_I', t·Oll('t'~~ion,.; lY et YT. mai,.; on a trouré que les 
dépôts étaient ~urtout confinés à la. ~urfacc. 
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PROVINCE DE LA COLOMBIE- BRITANNIQUE. 

En Colombie Britannique, quelques dépôts de mica ont été exploités 
dans le voisinage de la Cache de la Tête Jaune à 150 milles >à peu près au 
nord-ouest de Donald sur le chemin de fer Canadien du Pacifique. D'après 
M. :JfcErny, le mica existe comme élément de filons gros iers de pegmatite, 
qui recoupe la roche encai saute, consistant en cet endroit en micaschistes 
grenatifères et gnei , les schistes prédominant. Le filon de pegmatite a une 
largeur de 15 pied , donnant quelquefoi des cri taux se coupant en feuillets 
de 18" X 11". On trouve généralement ces cristaux sur le toit, mais quel
ques-uns, sont répartis dan le filon. Le mica est une muscovite transpa
rente aYec une teinte verdâtre trè claire et paraît être d'excellente qualité. 

Le dépôt était exploité par une force de douze hommes au moment de 
la visite de M. McEvoy 1 le mica étant expédié à do de cheval ju qu'à la 
station la plus rapprochée. 

Il y a dans le même endroit beaucoup d'autres dépôts de ce mica et il 
se peut que cette région rende une quantité appréciable de trè beau mica, 
très clair, utilisable seulement, en raison de on haut prix pour l'ornementa
tion. "Gn grand embarras, pour l'exploitation de ce dépôts est cependant 
le manque de Yoies de communication, toutes les provisions nécessaires de
Yant être portées à dos de cheval, par des sentiers qui sont en général en 
très maunis état. 

D'après les derniers renseignements fournis par le Bureau des Mines 
de la Colombie Britannique, les mine de mica de ce district sont encore à 
l' étape d'exploration et l'on n'a pas encOTe consigné de rendement. 

T.:existence de mica, apparemment, de nrnscovite, est ignalée par le DT 
O. Dawson, en filon dans une roche granitique dans le voi inage du bra 
nord-est c1u lac , huswap et aussi, en un endroit à 120 milles environ au 
nord-est c1e Clinton. 

On a de plus, rnmassé cl es cristaux de muscovite près du confluent de 
la rivière Canot et de la rivière Coldwater. 

LATITUDES SEPTENTRIONALES. 

Il ">' a des clykes de pegmatite dans les roches arrhéennes du nord-est 
du Canada, elle" contiennent de grands cristaux de mica, mais en rai on de 
la nature recourbée et broyée de ces cristaux il ont rarement une valeur 
commerciale. 

A. P. Low 2 signale l'existence d\me 11111 . coYite brunâtre en cristaux 4" 
dans un cl:'ke de pegmatite ,:ur le lac \Yinokapan, dans le bas cle la rivière 
H amilton et une existence emblaùle cd ans i ignalée sur la rivière Ea t 
:'.\Iain entre les chutes Talking et de l"île. 

La première mine cle mica en opération au Canada était peut-être sur 
11n affluent c1e la rivière Eastmain, près c1e la baie Jarne . . appelée ril'ière 

1 Rap. Com. Qpol. Can. \"TT. l 8fl.). parti(• I. 
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Isonglas, sur 52° 35 de latitude. Un dépôt de muscovite est signalé 1 comme 
ayant été exploité Là dès 1685, mais les travaux ne paraissent pas avoir 
beaucoup réu si. 

M. Endlich, en 187 , a retiré des cristaux et des plaques de moscovite 
du détroit de Cumberland, sur la côte orientale de l'île de Baffin. 

P . G. McConnell 2 signale un dépôt de mica qui a été travaillé en 1903 
au havTe du Lac sur la rive méTidionale de l'île de Baffin, pTès de la Grosse 
Ile. N eu1 blanc et un ceTtain nombTe de naturels havaillaient à la mine 
et le Tendement pour l'année en question est poTté à 13 tonnes de mica brut. 

En 1885, le DT R. Bell signale l'existence de mica le long des rives du 
détroit d'Huct on mais on n'a pas pu reconnaître l'endroit exactement. 
On dit aussi que des spécimens de mica très clair pTOviennent de quelques 
endroits de la côte du Labrador, mais on n'a pas de renseignements précis. 

M. R. Bell 3 signale une mine en exploitation à <Château Bay, déhoit 
de Belle I sle. On dit que le mica est foncé, avec un diamètre moyen de 
3" X 6". L'année précitée, il avait été expédié une tonne à Boston par voie 
de St..J ean, N. B. 

Le Dr Bell s'est aus i procuré des Esquimaux en 1884, des spécimens de 
mu covite, sur la rive septentrionale du détroit d'Hudson. Les indications 
de mica paraissent fréquentes dans ce district et on dit que les traitants en 
ont enlevé beaucoup. 

En plus de ce qui précède M . . T. B. 'l'yrrell 4 signale une exi tence de 
muscovite en grands cristaux dans un filon de pegmatite près de CToss Lake, 
Saskatchewan. Mais l'endTOit est d'accès difficile et on ne signale pas de 
travaux faits pour l'exploiteT. 

1 Rap. Ann. Com. Gcol. Can .. Yol. ::'\TJ. lflOJ. partie A. 
2 Rap. Ann. Corn. Gcol. Can. , Yol. III, Partit> IT. T. 
3 Rap. traY. Com. Gcol. Can., 1882-8-1. partie DD. 
4 Rap. Ann. Corn. G001. Can. , Yol. Xll, 1000, partie F . 
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PARTIE II. 

CHAPITRE I. 

OARACTÈRES ;\IINf!]RALOGIQUES E'l' PHYSIQUES D - ;\IICA.1 

Sous le nom cle mica sont compris - au sen minéralogique - trois 
groupes d'espèces possédant cle caractéristiqués plus ou moins semblable 

( 1) Le .groupe mica, qui embra se les micas proprement dits. 
(2) Le groupe Clintonite, ou mica cassant. 
( 3) Le groupe Chlorite. 
Tous les spécimens qui précèdent ont cle clivages cle base hautement 

parfaits et \ se fendent facilement en lamelles minces et éla tiques. Ils e 
cristallisent d'après le système monoclinique, les cri taux étant souvent cle 
la tenue pseudo-hexagonale ou pseudo-orthorhombique et montrant clan beau
coup de cas une structure maclée. 

Au point cle vue chimique, les micas sont cles silicate d'aluminium avec 
ctu pota sium et de l'hydrogène, aus i, clu magnésium, clu fer à l'état ferreu:.'I 
et clans quelques ca à l'état ferrique, clu oclium et du lithium; cle plus, dans 
quelques cas rares, clu barium et clu chronium. Il y a souvent de la Fluorite 
et la chaux est assez rare. 

T'outes les espèces donnent de l'eau à la combustion, les vrais micas 
de 4 à 5 pour cent et les chlorites de 10 à 13 pour cent. 

Les rninéralu: compris clans le groupe 2 re semblent aux micas propre
ment dits au point cle vue optique et cristallographique, mais ont chimique
ment d'une nature plus basique et se cli tinguent cle plu par la nature ex
cessi.Yement cassante de leurs lamelles. On })eut les regarder comme cons
tituant une transition clu mica proprement dit aux chlorites. 

Le groupe Chlorite (3) comprend un grand nombre de minéraux carac
tériRés par leur couleur Yerte dûe au fer ferreux. Les membres de ce groupe 
sont rarement en cristaux de grande dimension; ils forment généralement 
des écailleR et incrustations sur les murs c1e dm es dans le dolomites et les 
micaRchiRtes: ils Ront aussi as ociés à c1e la serpentine, et quelquefoi , rem
plissent les C<Hités et Yeinc::; des roches ignées ba ique . 

Ce sont fréque1m11ent des produits d'altération de silicates ferro-ma
gnésiens et en cette qualité sont ouYent massifs et terreux. 

Les eFpèces sont à beaucoup c1'égan1s en relation intime a'ec les micas, 
cristalli. ant suivant le système mono-clinique et po:::sédant un cl i rnge de 
base proéminent: mais le:; lamelles , ont résistante et nlatiYement non élas
tiques. 

_\u point de nie chimique, les ·hlorites sont des silicates d'aluminium 
aYec clu Ier ferreux, du magnésium et cle l'eau combinée chimiquement. On 
troun~, en petites quantité. seulement clu calcium et des alcalis, les derniers 
existant clanR ton~ le~ uai:; micas. 

1 Latin. '· n1icarf' ". reluire : franç:ai s, ·• 1nicn ~ · ; allemand. '· gli111n1er." 
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Les membres des groupes 2 et 3, bien que n'ayant pas de valeur com
merciale, sont, en raison clc leur existeucc cow;iclérnble, comme minf>raux 
formant la roche d'une importance géologique considérable. Beaucoup sont 
pseudomorphes ou des produits d'altération d'autres minéraux. Ce sont par 
exemple : la margarite, une espèce appartenant au groupe de Clintonite se 
rencontrant communément avec l'emery et le corin.dom et considérée comme 
formée directement à même ces minéraux; l'ottrélite, une espèce secondaire 
caractéristique de roches sédimentaires qui ont subi un métamorphisme sédi
mentaire avec la formation de ce qu'on appelle l'ottrélite-schiste. 

Un autre groupe de minéraux micacés alliés consiste en vermiculites, 
silicates hydratés, apparentés aux chlorites et con idérés <'omme des produits 
d'altération des VTais micas. 

Aucune des espèce comprises dans les groupes 2 et 3 ont une impor
tance industrielle suffisante pour nécessiter plus qu'une notice passagère 
et il e t certains terrains du groupe des VTais micas qui appellent l 'attention 

· des mineurs. 

MICA PROPREMENT DIT. 

Cette section comprend les espèces principales suivantes - parmi les
quelles on trouve les micas commerciaux. 

iliuscovite (Mica Potasse) .-Cette variété qui tire son nom de ce qu'elle 
a été extraite la première fois de la Russie ou Moscovie est le mica le plus 
commun et c'est une espèce qu'on trouve généralement dans les granites et 
les micascltistcs. Comme couleur, il est en général pâle et un peu clair ou 
incolore, ayant un lu tre nacré sur la surface de clivage. C'est un des prin
cipaux mica de commerce et son existence, etc., est décrite plus au long 
au chapitre I. 

Paragoniie (l\Iica Soude) .-Le nom de paragonitc a été donné primi
tivement à un schiste blanc trouYé au Mont Carnpioné, en Suisse et il con
tient de beaux prismes bleus clc cyani te et de disthène a sociés à de la stau
rolite brun rougeâtre. On supposait d'abord que la roche était un talc 
schiste et il a reçu son nom de l'erreur ùc sa composition. 

Lépidolite (Uica blanc) .-C'est un minéral de couleur rosée, lilas, blau
che et quelquefois grise qui est un cles micas les plus rares. On le trouYc 
rarement en antre chose que des agrégats écailleux, par exemple, à Pala, 
comté de San Diego, Californie, où un clépôt lenticlilairc de belle lépidolite 
de couleur lilas, contenant la fameuse rubellite ou tourma linc rose a été ex
traite dans une a.%ez grande mesure. Les autre endroits où l'on extrait 
ce minéral sont 1'011est du Maine et les collines X oires du South Dakota. 
En cc dernier endroit il existe arec les dépôts d'étain et wolfram. Impor
tante autrefois en rai:::on de son contenu en lethine qui Ya cle -! à 5 pour 
cent et extra ite au Pala et dans les Black Hills à cette :fin, la lépiclolite n'e~t 
plus un minéral recherc:hé. la lriphyte, la spot1urnc'nc et amblygonitc clu Da
kota et clc la Caroline clu Sud aya11 l pris :::a place eommc source c1e lethinc.1 

La couleur cle la lépiclolitc e::: t clue san>' cloute au manganèse. 

1 F. L. Iress. Richesse :\Jinéralcs aux Etats-l'nis, Année (ï,·ilc lDOfl. \Yashington, 
1910. 

li 
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Zinnwaldite Ol'lica fer lithine) .-

Ce mica preucl on nom cle Zinnwalcl, Erzgebirge, où on le trom·e ac
compagnant ]a ca~ iclérite et la wolframite clans le wineR clu zinc cle ce 
district. 

I.a zinnwak1i.te et les micas fer lithine caractérise11t leR filon c1e peg
matite clans les granite et les gneiss et spécialement ceux où la cassiclérite 
e t associée à la :fluorite. 

La teneur en lithine du mica zinmrnlcl est cle 3.35 p. c. en moyenne et 
l'extraction du mica se fai ait autrefoi pour sa teneur en lithium. 

La co1ùeur du mil1éral est habituellement bnme ou grise et quelquefoi 
vercUtre. Ce qu·on appelle le "rabenglimmer" cl' Altenberg est une Yariété 
foncée, Yert noirâtre de zinnwalclite. 

Bio lite (Mica fcrromagnésien) .- Habituellement cl'une co1ùeur foncée, 
]a biotite est regardée comme formant un extrême cles mica-magné ie; c'est 
cle fait un phlogopitc ferrifère et comme te], peut avec sa teneur en fer dé
croissante devenir une phlogopite normale. 

La biotite, en petites écailles e t llil élément con tituant ordinaire du 
granite et des roches érupitves. En raison cle sa teneur en fer et de a cou
leur elle ne convient pas aux usages du commerce, et bien qu on extrayc 
beaucoup de mica foncé appelé phlogopite ou mica ambré, il n·e. t pas dou
tcu.\: que beaucoup de ce produit n'est pas de la vraie biotite. Dans ce cas, 
et comme il n'y a pas de distinction très nette entre la biotite et la plùogo
pite, beaucoup de dépôts cité dans les pages qui précèdent et cla és comme 
phlogopite pement très bien être appelés de dépôts cle mica biotite plus 
exactement. 

Comme il fauc1rai t, pour déterminer les espèces exactement, exécuter 
dans chaque caR une analyse optique et chimique du mica et qu"nn examen 
tle ce genre ne rentre guère clan les limites de ce rapport, nous aYons cru 
suffi>:ant de classer tous le micas appelé. " ambrés" . ou. le titre de phlo
gopitc en indiquant par la couleur, clans <;haque cas, à quel extrême, en par
ticulier appartient re mica. 

Phlogopile (Mi ca magnésie).-

Comme il Yient cl' être dit, Rous le titre de phlogopitc f'ont classés les 
miea~-rnagné~ie de couleur plus claire et rel~tiYement exempts cle fer. La 
couleur est habituellement cln brunâtre au jaune et le feuiHets sont habituel
lement bigarré". En plus lle re qu"elle exi:üe en dépôt précieux industrielle
ment, mai" a":<Ol'iée à des d)"kcs de roche basique. généralement de la pyroxé
nite . elle :<c rencontre aussi c1am beaucoup de calcaires cri ta1lins spéciale
ment parmi c-eux qui appartiennent à la période aTchécnne. C'e, calcafre , 
altéré" par métamorphisme, soit de rontad, ;::oit dynamique eontiennent en 
général beauc-oup de phlogopitc. Les CTiRtaux sont en général petits et bien 
net", bien quïl y ait quelqnefoi;; de grands individu .. 
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Lépidornélane (Mica -fer).-

ous ce uom est groupée une série de micas aYec u11e forte teneur en 
fer et faible en magnésie. 

Oe micas sont en petite plaques dans le Taches plutoniques (granites 
et gneiss) et Yiennent d'Allemagne, Irlande, Ecos e et Finlande. 

En sus de ce qui précède les minéraux suivants moin importants peu
vent être signalés comme appartenant au groupe des \Tai micas :

L'alurgite, un mica à rnanganè e, du Piedmont; la ro coélite, un mica 
à vanadium de formule douteu e, provenant de la Californie; coellachérite, 
ou mica-baryte, du Tyrol. 

Composition Chimique. 

Les compositions chimique. théoriques cl es cliYern micas sont données 
ci-dessous. Mais, comme la plupart des micas contiennent des quantités 
d'encla,es menues de minéraux étrai1gers qui dérangent les analyses et aussi, 
comme, clans la plupart des cas, les éléments équiYalents . e remplacent les 
uns le autre. clans une rertaine mesure, les résultat · ohte1rns concordent 
rarement avec les compositions théoriques. 

Dans le c-as de la biotite, par exemple, les cleux pourcentages donnés 
représentent les extrêmes cln minéral a 1·ec la forte et la plus basse teneur en 
fer, la composition u uellc étant, plus ou moins à mi-chemin entre les deux. 

Dam; les autre. micas, la :fluorine remplace som·ent, clans une certainb 
mesure n1yclroxyl. 

Silice. Allumine. 1 Potasse. Enn . Total. 
SiO, Al20 3 K~O H _O 

1 

----

15.2 38.4 11 .8 4.11 1 OO.OO 

Ce qui précècle représente la composit ion normale cle ln rnuseoYite claire 
dn co1m11erce. Il ~' a souvent de la fluorine et clu fer en petite quantité et 
clans certaines 1·ariétés il y a rlu li thium et clu titaniurn. 

La teneur cm fer est notablement plus forte clans les feuillets brn11s et 
tachés cle rouge. 

- -- -----
Silice>. Allumine. Sou<le. Eau. 'l'otn l. 
SiO~ A l_0,1 NacÜ IlcO 

------
48.1 40.l 8.1 4.7 1 OO.OO 

La potas:c rem plate la ~oudl' 1lnn. li Ill' rl'rta ine· llll'~t1n· . 
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Silice Alumin e P otasse Lithine Eau Total 
Si02 Al"03 K_O Li20 H_O 

48. G 27.4 18.9 4.0 1.1 100.00 

La :fluorine figure généralement en quantités variables; la lépidolite de 
Juschakowa des monts Ourals en contient jusqu'à 8.7 p. c., remplaçant sou
vent l'hydroxyl; tandis qu'une teneur en lithine de 5.9 p. c. a été tramée 
dans une lépidolite de Paris, l\Iaine . 

li 

Zinnwaldite : Li2K 2Fe2Al4Si7 Ü34• 

Oxide 
Silice Aluminium Potasse F erreux Lithine Total 
Si02 Al20 3 K 20 F eO LicO 

47.l 22.9 10.5 16.1 3.4 100.00 

La :fluorine est presque toujours présente, quelques variétés contenant 
jusqu'à 8.0 p. c. Il y a aussi souvent de l'eau en petite quantité. 

La zinnwaldite, de Zinwald, contient des traces de rubidium, calcium, 
et thallium et dans quelques cas, on a découvert du bore, ainsi que dan~ 

quelques lépidolites. 
La variété de zinnwaldite qu'on appelle la chryophyllite provenant du 

granit du cap Ann, au Massachusetts a la campo ition suivante :-

Oxytle Oxyde 
Sili ce Alumine Ferrique Ferreux Potasse Lithin e Fluorine Total 
SiO! A l20 3 F ecÜ.1 FeO K !O Li20 F 

53.5 10.8 1.9 8.0 13.2 
1 

4.1 2.5 100.00 

La polylithionite, apparentée optiquement au mica Kangerdluarsuk, au 
Groënland contient : 

1 
Oxytle 

Sil ice. · Alumin e. Li thine. So nc1 e. Potaf'se. ferreux Fluorine Totnl. 
SiO! Al_Oa Li _O Na20 K iO FeO F 

59.2 12. 6 9.0 7. 6 5.4 0.9 7.3 102.1 

1 r J 11 

Biotite: (H,K) 2 ()Ig,Fe) 2 (.A.l,Fe) 2 i 3 0 12 • 

La formule prée:éclente contient la posRibilité ùe la composition chimique 
de la biotite. 
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Les équivalents chimiques, univalents, bivalents et trvialents, respective
ment dans les trois série entre parenthèse sont interchangeants si bien que 
théoriquement la composition peut, clans un ca être représentée par : 

correspondant à: 

Silice. Alumine. Potasse. Magnésie. Total. 
Si02 AltOa K20 MgO 

3.1.5 22.4 20.6 17.5 100.00 

tandis que l'autre extrême serait: 

1 r UT 

H 2Fe2:B'e2Si3 0 12 ; ou 

Silice. Oxyde Oxyde Eau Total. 
Si02 

ferrique ferreux 
H _O Fe,0 3 FeO 

35.9 31.9 28.G 3.6 
1 

1 OO.OO 

Les deux extrêmes théoriquement n'existent probablement jamais dans 
la nature, les équivalents se remplaçant l'un l'autre en proportions variables. 
L'eau, par exemple, est toujours là, remplaçant en partie la potasse et la 
:fluorine est au si généralement un constituant. 

D'après Tscherrnak la biotite est un mélange cle H 2KA13 Si3 0 12 (mus
covite) et Mg2Si0 4 (olivine) clans la raison normale cle 1 : 3. 

Phlogopite: K 2Mg6t\l2Si60 20 • 

AYec une teneur croissante en fer, se rapproche cle la biotite comme com
position et contient ordinairement en plus, de la soucle, cle la fluorine, tandis 
que les plùogopite vertes ont le plus faible contenu en fluorine. 

La composition théorique chimique cle la phlogopite normale est: 

Silice. Alumine. Magnésie. Potasse. Total. 
SiO~ Al~03 MgO K_O 

40.8 10.9 2.6 12.7 100.00 

Il III 

Lepidomelane: IIK2Fe3Fe6 Al3 'i0Ü 36 • 

La composition ca.lcnlée à laquelle on arriYe aYec la formule précédente 
devrait donner : 
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-
Oxyde 

1 
Oxyde 

Silice A lumine Ferreux Ferrique Potasse Ea 
Siü Al_Ü3 FeO 

1 
Fe10 3 K_O II" 

-1--
u Total 
0 

36.1 10.3 14.4 
1 

32.1 6 .:~ o. 8 100. 00 

En plu de l'eau cle constitution contenue ùans tous les nucas, une 
quantité d'eau variable, retenue mécaniquement se trouve habituellement 
dans les cristaux et est diminué en chauffant à 100° C. 

De quelle façon la fluorine entre dan la composition du mica, comment 
l'hydrngène est combiné, comment l'excè ou le déficit d 'oxyO'ène en plus ou 
en moins cle la proportion ortho ilicate peut être expliqué, et de quels a<:i<les 
silicique ce minéraux sont les sels, ont encore des problèmes nécessitant 
un complément d'investigation. 

Chauffés en tube clos, tou · le micaE donnent de l'eau. La lépidolite et 
la zinnwalclite colorent la flamme d'un rouge caractéristique et fusent rapi
dement à un globule rouge ou foncé re. pectirnment. 

La muscovite et la paragonite out peu atteintes par l'acide ulfurique 
bouillant; la biotite et la phlogopite sont partiellement décomposée , tous 
le quatre minéraux sont eulemcnt légèrement fusibles. 

iSauf la lépidolite, qui peut parfois aYoir de l'importance connue ourcc 
de lithine, les seul membre du groupe précéclent qui sont précieux au point 
de vue commercial sont la mu covite et la phlogopite (biotite). 

Comme résultat des analyses de nombreux élément de la famille mica, 
F. W. Clarke 1 exprime l'opinion que "tous les micas, vermiculites, chlo
rites, margarites et le groupe clintonite, peuvent être représentés simplement 
comme des mélanges isomorphes, chaque con tituant étant une ub titution 
dérirntive de poly ou ortho-. ilicate cl'aliminium normal." 

Distribution. 

Le. diYers éléments de la famille mica sont d'existence mondiale et sont 
parmi les plu largement distribués et par suite de leur fort lu tre les miné
raux les plus visibles et les plus facilement reconnaissables. ou forme de 
petites écaille et plaque., ils sont les élément constitutif es enticl de beau
coup de roches principales qui composent la croute de la terre. Le granite, 
gneiss, syénite et beaucoup de gneiss contiennent du mica en grande quan
tité; tandis que beau oup d'autres roches, comme de diorites, diaba e , an
clé ites, minette., por1 h~rres-quartzeux, ba~altes, etc., contiennent toute de 
ce minéral à 1m degré plus ou moins élevé. Les mica formant roches sont 
principalement de la m11Rco1ite et de la biotite. 

Le roches métamorphique. , prinripalement les ardoise et dépôts édi
llH:ntajres semblables qui ont été souvent oumis à un métamorphisme ré
gional contiennent . ouvcnt heaucoup de mica. 

l Amer. Journ. ci., Yol. X:S::XTIII, 1 89, p. 384. 
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On constate souvent au micro. cope que même les roches qui rnicrosco
piquement ne laissent pas ·voir de mica, contiennent beaucoup de menues 
plaques et écaille de mica. 

En raison de la grande rési tance qu'elle offre aux agents atmosphéri
que , étant peu atteinte par l'humidité, etc., elle est un cle minéraux les 
plu stables et se rencontre virtuellement fraîche et inaltérée clans beaucoup 
de produits de désagrégation de roches, comme sable , conglomérats et schis
tes. 1\i'ême, dans les plus anciens de ces sédiments, comme par exemple, 
dan crtains édiments du nord de l'Irlande les pellicules et écailles de mus
covite qui sont abondamment éparses dans le massif de la roche, et qui fai
saient primitivement partie d'un granité ou gneiss plus ancien laissent voir 
encore la fraîcheur et le lustre qu'elles po sédaient primitivement dans les 
roche d'origine. . 

\.u point de vue industriel les dépôts de mica tout confinés à une demi
clouzaine de pays. La mu. covite est produite en plus grande quantité par 
l'Inde britannique et les Etats-Uni et à un moindre degré par le Canada, 
le Brésil, l'Afrique de l'E t allemande et tout l'approvisionnement mondial 
de phlogopite provient virtuellement du Canada. 

LOCALITÉS NOTABLES. 

Milscovite.- Les plus gros et les plus beaux échantillons de muscoYite 
sont troUYés dans du granit et particulièrement dans la pegmatite blanche 
et albitique. Il y a de grands spécimens dans les ionts Ourals, notamment 
à Alabaschka et Eaktherinbourg associés à de l 'orthocla. e, albite et quartz 
fumeux. On trome de très belles nappes dans l'île Solovctsk (Archange) . 

On extrait de la muscoYite en quantité industrielles cle l"Inclc, clans les 
provinces de Bengal, Madras et Rajputana, les principales mines gisant clans 
les districts clc IIazaribagh, Gaya, et l\fonghyr dans la province clc Bengal; 
~ ellore, dans Madras; Ajmere et Merwara dans Rajputana. 

Les gran ites bré. ilien. présentent un approYisionncmcnt croi;;;saut cle 
muscovite de haute catégorie clont les principales sources d'approüsionne
ment sont les états c1e Goyaz et clc Bahia, tandis qu'une quantité considé
rable proYient clu Yoi;;;inagc de Santa Luzia de Carangola Clans l"état de 
Mina;;; GeracR. 

TJ Afrique clc l'ERt Allemande proclnit clc grandes quantités clc musco
Yite. les existenecR étant dans les monts Uluguru et les <:haînes aYoisinantcs. 

Il y_ a des criRtam;: fin . à St-Gotharcl et Binncnthal, en Suisse; Falun, 
en Suède; et en Finlande à l)argas et Kimite . 

Dans lei:; Etats-l:ni;;, les principales existences sont situées clans la Ca
roline du Xon1, le~ comtés c1e Jackson, nfitchell, _\ she et :Jiacon; dans l'Ida
ho: comté de La tah; 1-foryland: comté::; clc IIowarcl et :Jfontgomery; dans 
l"état de X ew-York, comté St. Lmn·c11c·c: dans la Caroline cln Sud, région 
Orciwille. T.e :Jia ~~athuRctt,;, C'ornwdicut. Pennsyhanie, Caroline dn X onl, 
Georgie et _\Jahama ·onticmwnt au"~i cle" dépôts clc rnu~eo1·ite. 

_\u C\ma<la. le" principaux gi . cmcnb :<ont <fom le clil::trirt clc Saguenay. 
canton Yillcneure. c·omté cl"Oitawa: canton :JJai ~01111eu1·e. comté de l=\ crthier 
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et canton De Sales, comté de harlevoix-tous, dans la province de Québec. 
Dans Ontario, clans le district c1e Parry Sound, canton Proudfoot et ~IcCon

key. 

Paragoniie.-La meilleure existence c1e paragonite est à :Monte Cam
pione, près de Faïdo, dans le canton de Te sin, Sui se, où il forme la ma
trice d'une cyanite bleue bien connue et c1e cristaux bruns de staurolite. 

On le trouve aussi dans le Ziller thal, T·yrol; à Krutoi Klutsch, dans le 
district de N ischne, di tri et I xsetsy, Oural; à U niomille, comté de Dela
ware, P ennsylYanie a socié à de la tourmaline et du corindon. 

En tous ces endroits, sauf les derniers cités, on trolWe la paragonite 
sous forme de muscovite composée c1e petites écailles grise et jaunâtre . 

Lepidolite.-Le mica à lithium est presque toujours a ocié à du gra
nite ou de la pegmatite. Au mont Hradi ka, près de Rozena, :Moravie, on 
la trouve dans des agrégats de petite paillettes d'une couleur rouge-pêcher as
sociée rà de la tourmaline, de la topaze, etc. La zone d'existence est en rac
cordement d'une granite :filonien pegmatitique et d'un gnei granulitique 
et la lepiclolite Ta ju qu'à 5.88 pour cent de lithium. Cet endroit a été ex
ploité clans le passé pour le mica qui était clans le pa sé la source principale 
du lithium employé pour les be oins médicinaux. 

Il y a aussi cle la lepidolite clans leR :filons cle pegmatite grossière, près 
du P enig et W olkenburg, en Saxe; à chaitanka et Alabaschka, près 
d'lDkaterinbourg, dans les monts . Ourals également as ociée à la tourmaline 
et la topaze; et dan le granite du Mont St-~'.Iichel, Cornwall. 

A Pala, comté de San Diego, Californie, il y a une lépidolite massive, 
de couleur lilas, sons forme cle dépôt lenticlùaire a socié avec une belle va
riété rose de tourmaline appelée rubellite. 

A IIebron , Paris et Auburn, dans le Maine, on a trouTé en quelque 
quantité du bon mira à lithium. 

Les pegmatites des Black Hms, South Dakota. cont iennent de la lépi
dolite accompagnant le spoclurnène et l'amblygonite. 

Au Canacla, il y a de la lepidoli te dans le canton cle Wakefield, Québec, 
dans un clyke cle gran ite gross ier blanc pegmatitique. Le mica est d\uie 
r0·1 lcur grisâtre et il y a <leR rriRtaux c1'a. ::;ez bonne dimen ion; là aus i la 
fourmali11e ro,:e et Terte est associée au mica . · 

Il y a quelque,.; annéeR, un mica a1-ec une forte teneur en lithine et en 
soude a été ilécouverte près de Me. ores, France et a reçu le nom de hallerite 
d'après son découneur.1 

Zinn 11'aldite.-La Zinnwaldite ou mica lithine et fer se trouve princi
palement à Zinmral<l et Altenberg sur le confins de la Saxe et de la Bo
hême. En ces cnc1roits les filons pegmati tiques grossier , contenant beaucoup 
de ra~s i téritc trawrsent le granite et le porphyre quartzeux. Ces filon con
tiennent beauC"oup de zinnwalclite, cln gri s au brun, associée à de la fluorine, 
du topaze (p iknitc), cle la ,:cheelite eL autreR minéraux caractérisant les 
\eineR c1 'étain . T,a "rabcnglirnrner" tTomée à Altenberg, est une variété 

l Comptes rendus, juin l!JOB. 
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foncé, noir-verdâtre de zinnwaldite. Beaucoup du mica qui accompagne la 
cassitérite et la tourmaline (schorl) dans le granite Cornish est probable
ment de la zinnwaldite. 

On signale aussi de la zinnwaldite dans la région d'York, Alaska, où 
elle existe de même avec de la cas itérite et de la topaze. 

Biotite.-Il y a de la cassitérite bien cristallisée dans les éjections acides 
du Mont .Somma (Vés1lve) et dans les druses des blocs de calcaire du même 
endroit. 

De grandes nappes brun foncé de biotite existent dans un calcaire gra
nuleux, gros ier sur la rivière Sljudjanka, près du lac Baïkal, Sibérie. Le 
mica est ranomite type de T 'schermak. Au mont Monzoki dans le Fassa
thal, il y a de petits cristaux foncés dans un calcaire dolomitique blanc. 

Phlogopite.-A 1Campalonge, St-Gothard, Suisse, de la phlogopite bien 
cristalli ée, en écailles et plaques dans la dolomie blanche, associées à de la 
tourmaline verdâtre. 

Et aus. i, dans du calcaire cristallin à Pargas, Flnlande, avec de la pa
ragasite, graphite, etc. 

A Oxbm1, comté de Jefferson, New-York, il y a de la phlogopite dans 
un calcaire cristallin blanc, mêlée à de la serpentine. Les cristaux sont de 
co1ù eur brune. et habituellement s'amincissent en forme prismatique. 

Beaucoup de calcaires cristallins matamorphiques contiennent des pe
tites écailles et plaques de plùogopite brune. Les existences les plus remar
quables de phlogopite sont en Canada où les principales régions son t dans 
Québec, nord d'Ottawa et la rivière Ottawa; et dans Ontario, au sud de Perth. 

Lepidomélane.-Existc en petites plaques seulement à Persberg, clans 
Wermland; Harzburg et Freiberg, en .Allemagne; Leinster et Doncgal, en 
Irlande; Sutherland, en Ecosse et dans le Rapakiwi finlandais. 

ne existence cle lépidomélane est signalée à la mine Bob ~ eil, conces
sion X, lot 14 au canton Marmora, comté Hastings, Ont. 

Le mica est associé à la pyrite arsénicale et a donné à l'analyse: 1 

i0 9 •• •• •• •••••••• 

Al9 Ô9 • . •• . •.••••••• 

Fe;o; .. . . ......... . 
FeO .... ... . ......... . 
MnO .. 
Cao . . 
M:gO .. 
K 20 . . 
Na20 ....... . 
Ti0 9 •• 

H 26 .. ..... . 

Total . ................ . 

37 . 79 
H.3-lo 
4 . 52 

26.32 
0.29 
1.45 
4.68 
7. 2-h 
2 .00 
0.02 
5.06 

10±.21 

1 Rapport de travaux, Com. Geol. du Canada. 1892-3, partie R. 
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D)autres existence clu minéral sont signalées dans le lot 16, conces ·ion 
XI, clu canton qui précède et aussi dans la soclalite proYenant clu lot 29, con-

1 cession XIII et lot 25, conce sion XI\ du canton de Dungannon; et aYec 
de la pyrrhotine, clan· le lot 2, concession II, cle Drury, cli trict cl' Algoma. 

La variété annite ~e rencontre à Rockport, près clu Cap Anne, :Massa
chusetts. 

Roscoélite.-On a exploité la rescoélite clans une certaine mesure, en 
Californie et au Colorado pour sa teneur en Yanadium qui, d'après :u. Cur
ran (Yoir plus bas) Ya jusqu'à 14 pour cent cle vanadium métallique. 

Les notes qui s1ùvent 2 relativement à l'existence cle ce minéral, aima
bîement fournies à l'autem par M. Tho . F. Curran, président de la General 
Yauadium Company of America sont intéressantes. 

" Il y a de la roscoélite ma . iYe dan le district minier du Bas San :JI;
guel, comté de au Miguel, Californie. Le Yanaclium paraît aYoir été eu 
solution qui ont imprégné le grés. Immédiatement au-de su des dépôts 
plats de ro coélite, il y a une cou1'erture é1)ajs e cle 8 à 15 pied cle grés po
reux jaunâtre et celui-ci, à son tour est coiffé cle 5 à 10 pied . Ces gîte de 
minerais parai sent arnir une altitude moyenne de 8,000 pieds. La richesse 
et la teneur en vanadium de la roscoélite est variable. Partout où le gîte 
cle minerai vient très prè du chapeau de calcaire et quand il subit une 
faille, il y a une augmentation marquée de la teneur en vanadium, le minerai 
étant quelquefois riche à 14 p. c. de vanadium métallique. 

"Les travaux originaux ont été exécutés par la \ ' anadium Alloy;; o., 
de ~ew-York, le long du creek Leopard, près de Placerville, Californie. Le 
minerai est là de très basse teneur-de 1 à 2 pom cent v2 oa et l'épai eur 
moyenne est de moins cl'un pied. Ce mines a.insi que l'autre propriété de 
la Yanadium Alloy Co., ont été loués .à la Primo Chemical Co., qui exploite 
une grande usine d'oxyde cle Yanaclium à Xewmire (ou Yanadium), à 8 
milles de Placerville. 

" Au crcek Fall, à 31 milles de Placenille, clu côté sud de la rivière 
San Miguel, il y a beaucoup d'exploitations cles grés de ro. coélite. Là, le 
minerai est " en place " et plus d'une douzaine de trnmels ont été creu é 
clans les strates horizontales de minerai: quelques-uns ayant plus de 150 
pied de longueur. La teneur du mienrai e t en moyenne de 3 p. c. Y20 6 

et l'épaisseur Ya de H à 2-± pouce . En quelques endroits, l'affleurement de 
minerai peut ê re suivi le long de ]a surface sur une di. tance de plu de 
1,000 pied~. 

"En Ternontant le Bear creek, près de Xewmire, il y a des traYaux im
porta.nt<> de la Prirnos Chcmical ·Co. Dà, Je minerai c t trè~ mas. if et trè 
épais, l,c gîte principal ayant plu de 6 pieds d'épaisseur. La teneur en va
nacl ium est en moyenne près de 3 p. c. Y20 5. 

'C'nc anah~c 1 cle roscoélite de Placenillc. Californie, faite par :JI. Hille
brancl clc la èomrnis ion Géologique des Etats-Unis est donnée ri-aprè : 

1 Yoir au~Ri Eng. and ~[in .. Jonrn .. Yol. XClJ. ::\o 27, Déc. 1911, p. 12 7. 
2 U. R. C:eol. , utT .. Bulletin 262, 1905, p. 20. 
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Typ('S üe cr istaux d<' ph logop itc. 





Si0 2 •• 

TiO.- .. 
v20~1 ·. 
Al203 ...... . . 
FeO ... . 
MgO .. 
Ka20 ...... 
K.,O . . 
H;o ...... 

Total . . . . . . . . 

21°/ 

45.17 
0 . 78 

24 .01 
11.5± 

1.60 
1.6± 
0 . 06 

10.37 
4.69 

99 .86 

Les diverses descriptions de roscoélite en Colorado et en Californie sem
bleraient indiquer que ·le minéral possède une nature terreuse et poudreuse 
plutôt qu'une nature micacée. 

Cristallisation. 

Tous les membres de la famille mica cristalli ent suivant le système 
monoclinique, bien que, en vertu du mesurage des angles de base qui est 
approximativement de 120°, il y a lme intime relation à beaucoup d'égards 
avec la symétrie hexagonale et orthorhombique. Les cristaux qui permettent 
un mesurage exact sont relativement rares et les formes maclées sont fré

quentes. 
L'habitude des cristaux est tabulaire, pseudo-hexagonale ou pseudo-rhom

bique, prismatique-les prismes s'amincissent plus ou moins avec des côtés 
irréguliers qui sont habituellement rugueux et piqués et striés horizontale
ment. (Planche XX). 

Tous le micas peuvent être rapportés à la même raison axiale fonda
mentale, l'angle d'obliquité étant nn peu écarté de 90°; ils montrent les 
mêmes formes et sont isomorphes l'un l'autre, ce qui est montré par leur 
fréquent entrelacement en position parallèle, comme la biotite avec la musco
vite-une association qui se constate très communément au microscope. 

La dimension des cr istaux Yarie beaucoup et Ya d'exemples énormes et 
souvent bien dheloppés de muscovite et de phlogopitc proYenant respcctiYc
ment de dykes de pegmatite et de pyroxénite en Canada, à cles cristaux 
menus et parfaitement terminés ne mesurant que quelques millimètres que 
l'on trouve dans beaucoup de calcaire.· métamorphiques. 

On a trouvé des cristaux de muscovite dans le district de ::'\ ellore, Inde, 
mesurant 10 pieds par le traYers de leurs plans de base; en même temps, 
on a tiré des dépôts canadiens des cristaux de phlogopite pesant plus de 3,000 
livres et mesurant quelque 5 pieds de largeur par 9 de longueur. Ces cris
taux sont naturellement des exceptions et la dimension normale ne dépasse 
pas 6" à un piccl de diamètre. 

Des agrégats de plaques très petites et écailleuses formant des groupes 

1 Voir aussi : Dana. System of ::\[ineralogy, 6th Ed., Hl06, p. G35 : U . S. Geol. 
Surv., Bulletin 315, 190ï, pp. 110-117; U. S. Gcol. Surv., Bulletin 340, 1908, pp. 257-
262. 
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étoilés et plumo e sont fréquents, tancli que le minéral exi te Roment Rous 
la forme écailleuse ou compacte, massive et jaune c1c muscoüte qu·on trouYc 
en Chine, portnat le nom cl' Agalmatolite et on l'emploie pour Rculpter des 
ornements. 

Les cristaux géométriquement parfaits d'une taille quelconque permet
tant c1e me. tuages exacts, ont relativement peu nombreux, les incfü·idus 
étant généralement plus ou moins tordus et broyés. (Yoir Planche XXI). 

"Le cristaux à échelorn; '' (step-crystals) sont commun et ré<mlie11t cle 
l'action cle la pression par le traYers des cristaux. Les lamelles ont glis é en 
laie: cl'épaisscur Yariable et forme une série d'échelons généralement r eee
mentés dans l~ur position nome1le par de minces pellicules de calcite et 
autres minéraux. 

La planche XXYIII montre un individu de la mine Cantin, , 'outh Bur
gess. Dans ce ca. une section cle !" du cri, tal a fait une rotation cl'e1wiron 
20 ° sur la }Josition primitiYe et a été cimentée, comme on le Yoit par un 
layon de calcite gui a pénétré entre les plan· de monYement. 

Le dérangement de la forme cristalline idéale peut être clue à l'enche
vêtrement des incliYiclus, à dei> vaTiations de pres ions dan llllC roche non 
encore consolidée, mouYement · subséquents clan le maRsif de roche aprè 
le refroidissement et au. si aux enclaYes de substances étrangères clans le 
cristaux de mica eux-mêmes. 

En règle générale les cri taux de mica gui ont clans une matrice dure, 
c-ompacte, laissent \Oir beaucoup plus de distorsion que eelL\: gui prorienncnt 
d'une roche grossièrement cristalline et plus tendre, bien qu'il y ait à cela 
des exceptions. Il est remarquable cependant que les lamelles de cristaux 
cl une roche aus. i compacte sont presque toujours plus brisants et moin 
élastiques que celles de cristaux d'une roche plus tendre. Ce remarque 
s'appliquent non :>culement à la rnuscoYite, mai,: auss i à la phlogopite et 
autres membre,; cle la famille mica. En plus de subir une distorsion phy
sique, le cristaux de mica paraissent souYent avoir Rubi quelque sorte crac
tion chimique, après leur formation complète à même le magna. On en a 
la pren1·c par le fréquent piquage et la ruguoRité que l'on remarque $Ul' le· 
paroi. cle;; cristaux et qui peuYent rtre dus soit à un commencement de ré
sorption clû à une élévation Rub,.;équc11te clc la température du magna c1u 
dyke, soit à une attaque et une solution partielle par des vapeur ou des 
eaux . ortant . ub. équemment. On peut aussi remarquer peut-être que les 
cristaux cl'apati te ex istant clam: la calcite lai. sent Yoir clcs apparence::: em
blables ac ré:::orption, et sont arrondie. et luirnntes et en beauc:oup de ca 
rongés par des agent. postérieur.- à leur fonction. 

De. cristaux d'un mica jaunâtre, ex istant ._ur le lot I, concession X du 
canton de Loughborough, Ontario, clans une pyroxénite fortement minéralisée 
lais,,;ent voiT à. peine des signes de facettes, étant plutôt a1Tofülis et dentelés 
et ne lai~sant paR voir dans la majorité des cas des angles aigus. l ,es plan:; 
Ront grossier,.; par suite cle petites plaques de mica attachée. qui n"ont pas 
cl"orientation bien nette mais sont éparses :ur les plus grnncl.- cristaux en 
agrégat,; irrégul icrs . 

l .,e;;: enC'heYêtrcmentR de cristaux et le maclagc sont commun . C'cs 
enche1·êtrcments ne oni pas toujours bornés aux mie-a similaires. Dans 
quelque~ grnnitr" par exemple. la nrnscoYite cle couleur pâle enelaYe de la 



PLANCHE XXI. 

Plaques de cristaux de phlogopitc tordus. 
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PLANCHE XXII. 

Coupe d'un cristal de phlogopite montrant une crystalli sation multiple. 
(Xégatif imprimé direct ement d"mie feuille de mica). 





PLANCHE XXIII 

Coupe d "un cri ,;tal de phlogopite montrant une cri stallisation multiple. 
(Négatif imprimé directement d'une fe uille de mica ) . 



' 



PLANCHE XXIV. 

Cristalli sation multiple de phlogop itc-appelé mica il bordure. 
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biotite plus foncée, de telle façon que le clivage de la biotite se continue 
dan la muscovite. Dans ce cas, le- plans de symétrie des deux variétés 
sont souvent tournés à lm angle de 60° 1 un de l'autre. 

La lépidolite et la muscovite 'enclavent l'un et l'autre d'une façon 
analogue et l'on connaît de enchevêtrements de zone de biotite et de pen
nine (membre du groupe chlorite) . 

On t rouve ouvent en le examinant à la lumière polarisée des cristaux 
de mica irnple et bien formés, composée de deux ou plu ieurs individus 
ayant une ligne de raccordement irrégulière avec leur plans axiaux-optiques 
disposé à des angles d'à peu près 60 ° les uns des autre . On 'est procuré de 
bons exemples de cette forme d'enchevêtrement près de Kangayam, dans le 
district de Ooïmbatore, Madras (voir Fig. 51). Ti enchevêtrement fréquent 
de biotite et de muscoYite a fait penser que ce dernier minéral était un pro
duit d'altération simplement du premier et c'est une façon de voir acceptée 
par beaucoup de géologue.-. 

A 

Fro. 51.-Cristal de musco\·itc formé par l"cnche\·êtremcnt <le deux. in<li,·idu ayant 
leurs axes di posés il des angles de 60°, l'un re lativement ù l'autre. De Ean· 

gayam, ~Iadras, (d'après Jl olland, Jlic<t deposits of l ndia). 

Les parois les plus développés sont oP (c), le plan de base; P (m) et 
P (o) les hémipyramides positiYes et négatirns: et oo P oo (c), le clinopina
coïde, tandis qu'il y a aus~i Poo (r) hérniorthoclorme posiLif; 3P3 clinopyra
mide po,;iti1·e et autres formes moinP. usuelles. 

L e plan de maclage pour tous les mica. est un plan dans la zone pris
matique oP : ro P. parallMe au borcl (· m d perpt>ndiculaire au rlaH cfo 
ba. e c. 

Ce plan de maclage peut former en lui-même la paroi d't'11r-lwl'ftrC>11wnt 
et si le deux indiYidus étaient dans une position adjacente, il faudrait tfo
tmguer deux ca suiYant que le P.Cconcl incliYiclu est en contact nH'C lr bord 
cle pri , me de droite cle derant (Fig. 52 J) ou le honl <lt> pri,;mc cl e gauche 
de del'mlt cl u premier (Fig. 3'?. Ta). 
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:Thfai comme la croissance cle cri. taux maclé proYient rarement des 
faces de macle (c'est-à-dire dans la clirectiou horizontale), mai. habituelle
ment du plan de ha e oP, le delL'"< inc1ividus parai. "e11l en règle générale sur
imposé et en contact, le long d'lm plan qui est presque parallèle à oP. Les 
fig. 52.2 et 2a montrent cette cro1ss~nce pour les maclages cle gauche et de 
droite respectiYement. 

1 la 

2a 

Fm. 52.-Exemples de maclage de mica-magnésie. 
l. Tndividus C'n juxtaposition ·111· la face de de,·ant du pri me de clra.ite et 1 a 

s11 r ht face de devant cln pri me de gauche. 
2. Indi 1·iclus surimpo é dns il la croissaucc provenant du plan de ba e--macle de 

droit<'. mncl!' dl· gauche. Angle n •ntrant t>n mm = 162° 49'. rnb = 171° l!l' 
( cl'apr<'s ::-.-aumann-Zfrùal). 

Cette méthode de mac.Jiige se préRentr ROlffent et e;:;t souvent indiquée 
f'pécialernent clam le rns c1c zi1111wald ite i1ar l'apparence de rnatt cle. faces 
hérnipyramic1es (rn) . L'angle rentrant mm= 162° -!9' et mb = 171° 19'. 

Dans les groR eri"taux. on peut sonYent co11;;tater une ou plu. iem·::; la- · 
mellel' minces maclée;:;. 

Fu: . ."i:3.-C'ri8taux de phlogopite maclés, awc individus t>n juxtaposition montrant 
une séri e de lignes parallèl s sur la base c. 

J,a forme onlinairc llc" c·ri~brnx: cle mita eo:t fablùaire par suite de la 
prépo1Hléran<·e <lu 1Jlan clc ba"e oP; que lquefois a1·ee de. bords arrondi ; et 
quelqnefoi" à t-<ilonnes c·omte" thrn" la clirec-tion de l'axe wrtieal. 

'En plu,: <lu rnac·lag-e que déf'èlent beaueoup de eri~taux, on peut con -
tatcr fréquemment un enc·ltc1·êtrement oli 1111 c·ertain nombre de petitR indi
Yi<lu" tk li i rer"e" forme;; et cl imen~ion~ sont cl i~posés >')'"t érnatiquement, de 
façon à former un gro, cri~ta l. 
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Ce gros cristaux sont quelquefois creux, les incliYiclus plus petits s'é
tant probablement formés autour cle quelque minéral qui plus tarcl a été 
enleYé. 

Un autre phénomène intéressant que dénotent certains cristaux cle mica 
est ce qu'on appelle la cristalli ation multiple. La planche XXII fait Yoir 
cc trait particulier. Comme on peut le Yoir par la figure, un cristal cle 
phlogopitc contient un pet it cristal cle couleur plus claire et de forme un 
peu différente. I.e cristal interne se conforme à la symétrie du cri tal ex
terne bien que le longueurs cle. côtés ne soient aucunement proportionnels. 
Dan. le centre clu plus petit crista 1, on trome lm exemple très beau de 
figure de prc sion naturelle due à une cncla\'C menue de pyrite clc fer claiis 
les rayons di 1·ergents et, à la lumière réfléchie on Yoit que tout le cri tal com
po. ite e;:;t tra 1·er:<é par trois série clc lignes menues clc percu ion perpendi
culaire aux face clu cri. tal. 

J~a planche XXIII montre une existence analogue, mais, clans cc cas, on 
Yoit trois cristaux, les incli Yiclus, intérieur (a), extérieur (b) sont clairs, 
tandis que le troisième ( c) paraît nuageux. l 1es lamelles clc ces cristaux 
ne dénotent pas ùïmperfoctions et il n'y a pa cl'inclices cle jointages ou cle 
cloi;:;ons entre les inclil'iclus qui sont intimement enchel'êtré;;. 

J,a cause clc cette cristallisation multiple n'est pas bien claire. Elle 
peut être tlne à un changement clans la prc,;sion et la cornposition clu magna 
rcfroic1is;;ant qui a occ:af: ionné clc. brismc:-; snc:cessiYc>< clans le phénomène clc 
cristalfoation, les cristalL"\'. s'étant ensuite cléYcloppé:; clans lme direction nou
Yclle au~sitôt qu'une condition normale pournit être rétablie. 

La planche XXY fait Yoir cc qu'on appelle un mica à bordure, ce qui 
e;:;t une phase postérieure clc la même cristalli ation composite; sculcmen t, 
clans ee ca;:;, les étapes successiYcs cle la décomposition se conforment plus 
approxirnati1'ement à la symétrie clc l'indiYiclu central, la croissance clu cris
tal, a~·ant marché également clans chaque direction. 

On Yoit clc beaux exemples clc cette Rtrncturc de bordure clans le mica 
cl n lot 11, c·o11ce;;sion IY du canton clc Bcclforcl, Ontario, et l'on peut quel
qu efois con,;tatcr c:e même aspect clans le mica de certains endroits de Qué
bec et cl'Ontario. 

Propriétés Optiques. 

Les membre;; clu groupe mica sont cliYisés qnelqudo is en clcux classes, 
rL1prè,.: la po;:ition du plan cle lem axes optiqnc:-;: la première classe com
pn•11ü toutes Je,; espèces dont le plan axial optiqLLe est perpcnclicnlairc au 
plan clc s.rn1étr ic oo Poo on cl inopinacoïck, famlis qu'à la clcuxièmc classe 
appartiennent les Yariétés dont le plu: axial optique est parallèle au plan 
de ,;ymétrie. 

C'onforménwnt au sy>'tèmc monoc:liniquc cle cristallù:ation, la hi;:;:;ec
fric·c llégati\'c n'c:<t va;; tout à fait normale au plan le cliYage clc base et, 
en c·o11~éqt1l'lll'C, k•,.: plaques de cliYagc de tontes le;; rnriété;; clc mica lais~ent 
rnir cle;: figure:< clïntencntion axiale qui sont pre,.:quc lllliaxiale;; pour les 
e;:pi·c·e,.: p;:euclo-rhomboïclalcs. T;anglc axial \'<Hic lwau ·oup: pour la bio
tite, il c;:t trè,; petit. il en c,.;t ac même clc c·c•lui de la phlogopitl•-gé11érale
rnent ]0 ° ù 1'1 ° : fondis que. pour la mosc·o1·itc, parago11ite et lépiclolile, 
l'rrnglc e,;t _!!TniHl-gé11éralcrncnt cle 30° à 70°. 
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Assez étrangement, l 'angle axial de la phlogopite paraît augmenter aYec 
la quantité de fer qu'il y a dans le minéral. 

Astérisme. 

Le nom d'astérisme a été donné aux rayons lumineux étoilés particu
lier que l'on obsene en certaines directions ur quelque minérau .. ~. 

Cette propriété ne 'applique pas au mica seulement, mais est partagée 
par d ·autres minéraux, notamment le sa1)hfr (variété saphir étoile), quel
ques espèces de quartz ( œil de chat, quartz astéroïde), chrysotile, gypse 
fibreux (spath satine), etc. 

On peut bien voir ce phénomène, au si bien dans la lumière transmi e 
que dans la lumière réfléchie, ous la forme d'une étoile à ix rayon qui ap
paraît quand on observe une flamme à. traYers la plaque de ba e cl\m cri tal 
de saphir ou quand lm cristal de ce genre, taillé en cabochon normal à l'axe 
principal e t r egardé à la lumière réfléchie. Dan le cas de aphir, on up
po e que ces rayon lumineux ont eau és par un maclage lamellaire répété 1 

ou par des inter tice très menu disposés parallèlement aux côtés du prisme 
hexagonal.2 

La plaque de clivage du mica phlogopite dénote oment de ra ·té
risme à la lumière tran mise comme à la lumière réfléchie et ce trait e t 
caractéristique spécialement du mica de outh Burge s, Ontario, bien que 
la plupart de la phlogopite laisse voir une étoile -à ix rayon plu ou moins 
nette. 

On a upposé que dans le cas du mica, l 'astérisme est cau~é par l'en
claYe entre les lamelles de menus cristaux nombreux dont les angles so1it 
orientés à un angle approximatif de 60° l'un enver l'autre, et qui étaient 
primitiwment regarclé::: comme dn mica 3 mais qui depuis ont été reconnus 
être du rutile.4 

Dans quelques specimen on peut discerner un double a térisme consis
tant en six rayons plus brillants et six plus faibles et on a supposé que cette 
di position est due à un ré eau de prisme de rutile en aiguilles et incolores, 
di posés parallèlement aux faces oo P, oo Poo, ooP3, et oo Poo de cristaux 
du mica. 

D·autres espèce de mica, notamment la muscoYite doiYe1it peut-être leur 
astérisrne à un des in régtùièremcnt di posé d'aiguilles de tourmaline che
velue. 

On peut voir de ce qui précède que le phénomène de l'ai:;téri me a été 
attribué à la réflexion de la lumière de facettes menues qui appartiennent 
soit, dans le cas cles micm.; à des corp" , olide. et étranger enclavées ou, 
pour le aphir et le quartz. etc., aux plans adjacents de lamelle. rnacléeR, aux 
interstice!". ou aux AbreR qui contribuent à conRtituer le minéral lui-même. 

lia. iérismc ne paraît, en aucune façon, dépendre cle la couleur d·nn 
feuillet de mic:a ambré et il paraît <loutenx quïl eoit réellement clû à des 

1 Yolgcr. Sixtungsberight cl. \'iïen. Akad. Bd Hl. l 56, p. 103. 
~ Tschcrmak .. Lchrbuch d<'r ~lineralogi . 2nd Ed., l 5, p. 146. 
3 Rose., ::\fonat. bt>rieht,d. J~crlincr Akaù, 18G2, p. 714, and l G9, p. 344. 
4 TRehC'rmak., Loc. cit. 
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enclaves d'une substance minérale étrangère. Le double astérisme le plus 
prononcé obsené par l'auteur a été trouYé dans de feuillets d'un mica clair 
pre que blanc ( rnriété exacte non déterminée) provenant cl 'un dépôt de 
contact sur la concession II, lot 5, du canton de Bedford, Ontario. Des 
feuillets de mica du même puits et identique de couleur et d'aspect général 
laissent Yoir souvent des degrés largement différent d'astéri me. De fait, 
on a quelquefoi trouvé que les feuillets cle mica d'une seule et même mine 
montrent toute les gradation , depuis le plus haut degré de double astérisme, 
jusqu'à une absence entière de rayon . 

Il emblerait beaucoup plu probable, par conséquent, que ce ingulier 
effet de lumière ré. ulte de triure extrêmement fines occasionnées peut-être 
par de mâcles à répétition, par de menues fractures résultant d'une di tor
tion physique des cristaux, ou par une cohé. ion inférieure des lamelles. 

Dans le cas de l'astérisme primaire du mica, les rayons clairs coïnci
dent aYec la direction de la figure de pression, tandis que, clan. l'astérisme 
secondaire, la disposition est parallèle à la figure cle percussion. 

Tou les micas sont plu ou moins polychroïques, le plus fort poly
chroïsme étant dénoté par la biotite. 

La biotite présente aussi quelquefois cette particularité à un degré mar
qué. Le mica ambré de la mine Lacey, canton de Loughborough, Ont., est 
très joliment tri chroïque : avec le dichroscopc c donne un rouge brunâtre, 
b vert bnmâtre et a jalme. La moscovite et la biotite possèdent la plus 
forte birefringcnce et laissent voi r, en conséquence les c011 leurs dïnterfé
rence les plus brillantes. 

Yue à la lumière ordinaire passant d'une façon à peu prè. perpendicu
laire au plan de base ( c) ou parallèle à la bissectrice négatiYc aigue a, la 
" couleur cle face" obtenue est un brun rouge, avec b un rouge brun foncé 
et aYec c jaune. I .. a muscovite et la biotite sont biréfringentes au plus haut 
degré et font voir par conséquent les couleurs cl'intencntion les plus >ives. 

Optiqucment les micas sont biaxiaux-négatifs. Mais clans le cas cle la 
biotite, l'angle axial optique est fréquemment a$Rez petit pour donner au 
minéral une nature sensiblernen t uniaxiale. 

Figures de Percussion et de Pression.1 

Dans toutes les Yariétés de mica on peut en adoptant les méthodes m
vantes produire certain s dfots l'tellaires qui ont rec;u re"pectirernent les 
noms cle figures de percu"sion et de pression. 

Ces figure ont entièrement ducs ~t l'exer cice cl\mc force physique et 
sont bien distincts de r eflet stellaire produit par l'af;térisrnc . 

• i une aiguille pointnc eRt tenue contre une plaque cle mi ca et si un 
coup élal'tiquc rapide lui C'st appliqué, il en ré. ultc une étoile à six rayons 
( Fig. 54) qui peut cepell(lant dans qnelqn('f' t'as être dé\'cloppée imparfaite-

l A llcmand : Sc hr1ag-uncl Druckfiguren. 
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ment seulement et parnître une :figme à troi rayon par suite des rnyons 
s'étendant du centre dans une seule direction. 

FIG. 54.-Dessin montrant les directions respective des lignes de percussion et de 
pression. J_e lignes foncées représentent la figure de pl'rcussion et les 

lignes pointillées les figures de pres ion. 

"Gn de ces raüii-le " lJeit trahl '' ou radius caractéristique est toujours 
approximatiYerncnt parallèle aux cleux bords qui correspondent à oo Poo 
ou le clinocliagonal, tanüi~ que les deux autres ue sont pas aussi net mais 

FIG. 55.-Hepréscntation idéale dl's figures de percussion montrant la position du 
radius taraetl'r i ~tiq11<• tr ) pour Jps miea8 d<é la pn•mièrc et de 

~econdt• caU•gori<· ( cl'apn' s :Ya1111wmi-Zirbal). 

con:<i"knt en craqueh1gc,; à é(·helon" (1.1) et f'Ollt plu" ou moins parallèles 
aux bord. dïntcr:<edion (lll pri"111c (m) et cle la ba,;c (c) . (Fig. 5.J). 

Les figureR de pcrcu~,.;ion fournissent ainsi llllC façon très simple de 
(létermi ncr l"oricntation exacte cl'm1e plaque clc d irngc n'ayant pas de con
tom cristalli1L 

Les angles <l'inkr~ection <lei' rayons mesurent approximati1·ement 60° . 
On a trou1·é que 7", !"angle oppo"é rlP oo Poo (b) (Fig . .JG) e;;t 53° 

à .)6° pour la mo,;col'ite, .)0° pom la lépidolite, ü0° pour la biotite et Gl 0 

:'.t 63 ° pour la ph1ogopite. 
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~faintenant, puisque le plan optique axial cle la plupart des micas est 
parallèle à l'orthocliagonal, tandis que, clan les autres cas, il e t parallèle 
au clinodiagonal, les figure de percussion fournissent un moyen facile pour 
distinguer entre les deux variétés. 

Dans le mica cle la première catégorie, le plan cles axes optiques sera 
normal au radius caractéristique cle la figure cle percussion, tandis que, 
clans le mica cle la deuxième catégorie le radius sera parallèle au plan; eu 
d"autres termes, le plan axial tombe, clans le cas prédit, entre deux c1iago
nale cle la figure de percus ion hexagonale (Fig. 56A) et, dans le ca de 
la seconde, il coïncide avec le diagonal caractéristique ou Leitstrahl (Fig. 
56 B). 
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... 1 ,. 

~b 
.......... 1 ........ 

,. 1 .... 
.... 1 ............ 
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E 

A 

b b 
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Frc. 56.-Dispos ition des li gnes de la figure de percussion et plan axial optique en A, 

mica. de première catégorie (muscovite, etc.), B, micas de seconde 
catégorie (phlogop itc, etc. ), E E' rayon cai-actéristique. 

Les mica. de la première ratégorie comprennent l:i moscorite, parago
nitc, lépiclolite et quelque,; Yariétés rares cle biotite appelée,,; a11omite, tandis 
que la "ec·onde catégorie ernbra""e la zinnwalclite, la plupart de la biotite, 
phlogopite et lépiclomélane. 

RattaehéeR aux "pla11;; de glis:=;crne11t" <les micas (Yoir phis loin) il y 
a les figure,; clilei; <le ·' pres;-;io:n ·· procluite l'ur mie c·onpe cle eri.·tal par 
l'exerriee <1'trnc pres:<ion soudaine en 1m point conrcnable. Pour obtenir 
cei; ligures la plnqne r1e mie-a clo it 1ù1ppnYer sur un c·ous~in dnr (un bloc
note de papier lm rnnl répond hi en ù. ce besoin) et 011 a appl iqné un coup 
a1·ec un marteau léger "ur 1111e baguette <Licier clont la tête lé,gèrement ar
ronclie esi tenue l'o11tre la surface c1e la plaque. 

Comme résultat <le l'e coup, il ;:e forme une étoi le à six rayons plnti on 
moins nette dont le~ bra1H·hes ;:011t <lans \Ille diredion cliagonale à C'elle de 
la figure <le per(;ussion. 

En r(·1de gé11érale Je,.; mi ·a,: c1m~ d hri~nnt,.: ·clonnl'!lt de,: figuref: clc per
cus,.:1on et <le prc'~"ion plu;: nett<:>s que k·s rnriélés pln,.; ll'ndn'" d moin,.: 
éla,.:tiquef:. }fais en beaucoup <k ca,.: ](.,.: fi,!!nrc·,.: ;:011t partil'lknw11t Yoilét,.: 
par (le- pl'tile;: c·raquelures qni. partent c1es bras cle l'étoile. 
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T~a Fig. 57 montre un résultat fréquemment obtenu avec une figure cle 
percussion. 

Les cristaux de mica, pécialement de pl1logopite et de biotite lais ent 
souvent voir des figures de pres ion quand on les ort de la mine. 

Fro. 5ï . -Figure de percussion pui~samment agrandie (D'après 11!. Battre), 
diamètre réel, 2-4 mm. 

Dans quelque::> cas, la pres ion a été exercée par la cri talli ation de 
quelque minéral étnmger contenu clan les cristaux cle mica et clan ce ca , 
les figures de pression sont généralement limitées aux lamelles directement 
au-deRsus et directement en-de ou de l'enclaYe. Mai plu ouvent, les 
cristaux cle mica ont été somnis à une pression extérieure. Toute le pla
que de clinge d"un cri tal de ce genre (qui ne doit pa forcément avoir 
subi cle distorsion, i la pre sion a résulté de tous les côtés), lais ent Yoir 
à leur surface un .réseau Rerré de lignes finie entrccroi ées que l'on trouYera 
parallèles aux bras cl"une figure de pression con truite artificiellement. On 
dit que ces plaques sont " réglées." 

Pourrn que la pression ait été suffisante, les lamelles d\m cri tal de 
ce genre e fendront uirnnt ce ligne formant beaucoup de petits frag
ment. de forme irrégulière. 

Ce refendagc. dît à la pression eRt un défaut que , ubit fréquemment 
le mica et qui réduit llans une notable proportion la rnlcur de cristaux 
extraits. Dans beaucoup de ca", les lignes de pre8jo11 ~e sont produite 
dan une seule cl irection . i bien que les plaques de cli rage . e fendent en 
bandes étroites, qu·un appelle clans le commerce du "mica ruban.·' 

La plaque XXY montre un cristal de mica dan lequel le' lignes de 
prc. ion Re ,:ont formél'. dan>; troi,.: directions, cc qui a donné nai::1sancc à ce 
qu'on appelle ''mica plume." 



PLANCHE X.XV. 

Planche de phlogopitc montrant la structure plume. 



• 
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i l'on examine cles morceaux d'une épaisseur suffisante 0") on leur 
trom·era cles faces pseudo-cristallines qui sont inclinées à e1wiron 67° au 
plan cle clivage de ba e (fig. 58). Ce faces sont appelées "plans de glis
sement, 1 et sont dues au plus ou moins de cohésion moléculaire d'un 
cristal ; elles ont des directions auxquelles peut >:e produire parallèlement 
un gli sement cles molécule sou. l'influence d'une pre sion mécanique. 

FIG. 58.-Biotitc avec surfaces pseudo-cristallines (plan s de gisement) (d'après 
'.l'schermak,). 

Il est à remarquer que les plans de gli ssements sont indépendant~ des 
plans de chYage, et ces deux clirections ne correspondent dans auC'nn minéral. 

Cependant les plans maclés des cristaux clc miea coù1e:ic1ent avec les 
plans cle glissement. 2 

En ce qui C'oncerne les figmes clues à l a percussion, orcasionnées par 
les inclusions clans les crir;taux cle mica cle substf1J1cc rn i néralc étrangère, 
on a con><taté que les angle::; d'intersection des rnyon,.: sont cl'ù peu prè:; 30°, 
l'un des rayon occupant la véritable position de la figure cle perC'uFsiou pro
duite artificiellement. La figure naturelle contrairenwnt à Lirlificielle est 
ain. i formée par l'intersection de rayons tt 60°. Ce fait aya11t été remarqué 
par T. II. Jiolland H daM certain~ érhantillons clc mn,.;c·o1·ite indienne, on a 
pensé que la mo;;;co1·itc, cle même que d'autres rni.nérnux polll' ait pos~éder 
à une température pl us élcYéc llll plus haut clegré cle Ryrnétric cri,.;falline 
et qne Ra figure de perenRsion ù la température à laqurllc Re produisent les 
figures naturelles, pournit pos;::érler une Rymétrie hexagonale au lien de rno
norlinique. ~\.fin d"eRRayer la théorie, on a proroqué <les figures le percu~
~ion Rur <le,; échanti ll on~ de muRroYite rhanfîé;; ù e1ni ron :rno 0 C'., et 1"011 
a trouYé que l'angle K en regard de la facette rlu di11opinaC'oïclP, était inrn
riablernent plus grand que l'angle corre;::pomlant obtenu a 1·ce; le même rn ita 
aux températures ordinaire~. J,es ré;::ult.at,; ohte11u;:: . ont les sui1·nnt~: 

1 En a llemand "Glcitnacht•r."' 
2 Xanmann-Zirbt•l. ~linérnloi::ic>. l4e é<l.. HlOl. p. 191. 
3 ~Icm. Com. GC'o l. , lnd., Yol. XX:XI\', p. 21. 

19 
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Endroit. 

Saidâpnram,Kellore .. ..... ........ ........... .. ...... .. ... .. .. ... .. .. . 
Inikilrti , Nt>llore ....... ..... ... ......... . ... .... .......... . .. ..... . ...... . 
Utukür, Nellore .... .... ............ ........ .. ............ ........ ... . ... . 
Noderma, Hazârib 1gn .......... ...... .. ............ . ....... .. .......... . 

Angle K de la fignre de per· 
cnssion produite à 

Tem pérnture 
ordi naire. 

5,:;o 
5-!" 
,j3":1Q, 

0 

300° o. 
5ï~30· 
5ï0 

56° 
5o"· 

Aux températures ordinaires, les rayons ne se croisent pa invariable
ment à cle ano'le cle 60 °. Il y a un grand nombre d'échantillons de mica 
provenant de différentes partie du monde qui ont été examinés par T. L . 
\\ alker, lequel a constaté 1 que la grandeur de l'angle K est décidément va
riable dans les différentes e pèces de mica. Après avoir examiné un bon 
nombre d'échantillons provenant de toute les parties clu monde on a con -
taté que l'angle varie clepui 52 ° 53' pour la mu covite de :Murray Bay, Qué., 
ju. qu'à 63° 28' pour la phlogopite de Ceylan. 

Le ré ultat cle l'examen par T. H. Hollancl cle nombreux échantillons 

p' p 

IE 
FIG. 59.-Diagramme faisant voir les relations moyennes de la figure de pre ion, 

figure de percussion et plan de l'axe optique dans les muscoYites indiennes. 
(D'aprés Holland) . 

cle rnosco,·i te indienne quant à la po. ition relafo·e des figure de pre sion 
et de percnssion, ·ont incliqués ci-après et illu trés par la fig . 59 :-

(1) Le ra~·on principal cle la fig ure cle percu ion EE' e t itué dans 
le plan de symétrie et perpenclieulairemnet au plan de l'axe optique. 

(2) Le ra:rnn prinripal E·E' ef:t c·oupé perpendiculairement par le 
rayon PP' de la fig ure tl e pression qui est située clans le plm1 de l'axe op
tique. 

(3) L'angle ,.. en tre les rayon. FF' et GO' de la figure de percus ion 
ont ù peu près cle !i3° chacun . 

(-Io) Les autres angle~ tle la figu re cle pcrcus~ion . ont approximati,·e
mcnt <le ü3 ° chacun. 

( .) ) Les ra~·ons cle la figme cle prc. ~ion se coupent à d s angle de 60° . 
( 6) Les rayons .-ccondaires cle la figure de percucsion croisent le 

rayoni' scc:ondai re,; dt• la figure cle pn·i'sion ù de angles de 93° et 33° . 
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( 7) Les figtUes gravées par l'action de l'acide fluorhydrique ou par la 
potasse fondue sont coupées symétriquement par le rayon EE'. 

Inclusions. 

En outre des imper.fections occasionnées var une cristallisation déran
o-ée, la pression, etc., le cristaux de mica perdent bien sousent leur Yaleur 
au point de vue commercial à cause de la présence d'impuretés et ùc ma
tières étrangères introduites pendant que se fait le trarnil de con olidation 
du magma. 

Cc inclu ions sont soit, microscopiques ou visibles à l'œil nu. Dans 
le ca de la phlogopite, les premières consistent, en règle générale, en pris
me. et aiguilles de rutile, apatite, magnétite, etc., qui peuvent se trouver 
en quantité suffi ante pour sensiblement ail'ecter la couleur et la conducti
bilité des feuille de mica. 

Les cristaux de phlogopitc contiennent souvent des inclusions visibles 
à l'œil nu de calcite, apatite, pi.rites cle fer, quartz, etc. Les minéraux de 
cette nature pe1went former des groupes ou de individu cristallisés au 
sein de la mas e des cri taux de mica: ils se présentent cependant plus or
dinairement en pellicules ou couches de substance cristalline entre les la
melles. Ces. pellicules de minéral étranger affectenl matériellement la pro
priété qu'a le mica de se diviser en lames et par . uite il y a une proportion 
considérable des cristaux qui ne sont absolument d'aucune utilité. 

L€s plaque · cle muscovite contiennent parfoi clcs crü;taux cle béryl et 
des aigtùlles de tourmaline rouge, i1oire ou Ycrtc; clc même le grenat rouge 
et brun et le zircon, feldspath, quartz et apatite ne sont pas rares. 

En outre quïls contiennent des cristaux de ces minéraux les feuillets 
de muscovites sont souvent bigarrés et tachetés d'accunrnlatio11s aplaties üe 
substance minérale étrangère, (voir les planches xxxYII et xxxnn), la
quelle ~e compo$c, en majeure partie de grenat. zircon, biotite, tourmaline, 
psilornélane. magnétite et spécula r ite. Ces m inéraux po~;;ètlcnt quelquefois 
un contour de cri. tal net, particulièrem0nt quant il s·agit clc grenat et bio
tite, faif'ant Yoir en même temps cependant, par leurs arêtes usées qu'il y a 
eu résorption. D'autre part les taches clc Jer et f1e manganèse se présentent 
généralement en forme denclr,it ique. L"arrangement symétrique c1e ces ta
ches donne ~OHYcnt lieu à un ré;;eau de l ignes entrelacées auxquelles 011 con -
tate une orientation bien définie, étant cl'ailleur;; toujours parnllèles aux 
branches c1e la figure f'oit de pcrcnf'sion ou de pression. 

La couleur de taches rnrie du noir au rouge en pa"sant par le brun 
et communique sotFent aux lamelles un joli aspect bigiuré. Suivant l~ose. 
les tache:; noires, brnne>' et rouges da11:< la muscoYite :<ont ocC'asionnéc. par 
la ~pécubrite, la üifféTe11re de coulc11r étant c1lie au plns ou moins d'épais
seut· des taches. Dana et Rrush déC'riYellt la ~ubtanre noire comme éi.ant 
de la magnétite, la ronge de la spéc:ularitc, et la jeune un ox~·de c1e fer 
aqneux. ne pareilles tac-lie~ rcncknt le mica hor~ crnsagc ponr des fins in
dustrielles. puisqu'elk~ détruisent la i.ran:-parei1cc et augmcnkut la c:onduc
tibilité pour les courants électriques. 
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Le li1clusio11 gazeu. es . ont rares dan le mica, bien que certaines e -
pèce (Yoir p. 155) émetten t en les di1·isant une forte odeur d'hydrogène 
otùphurée, ce qui semblerait indiquer la présence de ce gaz entre les la
melles. Ce Yariétés de mi ca !'Ont toujours dures et fragi le et généralement 
d'une nuance pâle. 

Couleur. 

En outre de Yariations due à sa composition chimique la co1ùeur du 
mica, ainsi qu'on peut le Yoir par les remarques précédente sur les inclu
sions, e t considérablement influencée par la nature de ces inclusions. ?iiême 
s'il en e t exempt, la couleur oscille à trnver pre que toute l 'échelle. Les 
ei:;pèce de couleur claire sont : la paragonite ou mica, alcalin, ayant ordi
nairement tme teinte jaunâtre ou gris-blanc; la lépidolite blanche à rouge 
rosé; la mu covite, incolore, grise, jaune, Yerte et même rougeâtre, comme 
dans le cas de quelques échantillons du Bengal ; la fuch ite, une Yariété de 
muscoüte contenant clu chrome, e t d"une belle couleur Yert émeraude; la 
zinmvaldite, gris brun et verdâtre. J,e micas magnésien et ferrugineux 
sont ordinairement cl\me co1ù eur foncée, bien qu'il n'en oit pas toujours 
ainsi . Alors que la biotite et la lépidomélane soient généralement noire , 
la phlogopite va du noir presqu'intense, en passant pax le brun et le jaune, 
à un ton pre qu 'incolore; il y a cependant des pécimens a:rnnt une teinte 
verte. La couleur la plus appréciée au point de Yne indu triel e t un brun 
jatmâtre (appelé " ambré"), et c'est ous ce nom, qui a été attribué par 
M. Lacey, de Sycleiùrn.rn, Ont., au mica de la mine Gould Lake, lot G, con
cession X, clu canton de Loughborough, que l'on désigne la pblogopite cana
dienne clans les cercles conm1erciaux. Le " am ber mica" cRt ain i syno
nyme de plùogopitc, les différentes nuances étant appelées ambré foncé, 
ambré Yin, ambré doré, ambré argenté, ambré clair, etc. 

La cotùeur cles feuillet::; clépencl beaucoup naturellement de leur épais
seur, et même les mica:; les plus foncé .semblent prc. que incolores une foi 
divisés en lamelles très .finei:::. Cette Yariété de couleur;;; dépend de la tenem 
plus ou moins forte en fer cle,; différente plùogopites, lcsquelk con tituent 
une série cle transi tiorn; clcpui. le type normal de mira magnésien presqu ·ex
empt de fer, jusqlù\ la hiotite normale. On peut clone con~ icl érer ceR deux 
minéraux comme les extrême" cl"une pareilJc série. hicn que r on n'ait pas net
tement cléterminé aYer qllcllc tenenr en for la mica rnflgn é~i en ce se d'être 
clc la phlogopite pour clcwnir rle la hiotite . On pourrait s'attendre à ce 
qne, Cl1 r-e rappro<:haut tle ]a biot ite. l'angle cle l"axc cln minerai ÙeYÎCl1llC 
plu;; petit: c: ·e~t rependant le rontraire qui :-e proùHit et Lrngle s"éearte sui
nnt la quantité ile fer pré;::ente. 

Les Yariété~ lrè,.; C'lair et trè" foneé tle mira amhré ou phlogopite . ont 
tou tei-: les deux appréc· iée::: 1lfln:-: le commerce. et l"on préfère Je,; feuillets de 
teinte moyenne. ' · 1..,';1rnhre argenté·· est lllH' e;;pèee trt's rerherrhée: on 
donne ee nom ;] llll rniC«1 g-ri;:: , bigarré, eouleur ambré Ayant un a;::pect nua
geux quand on ]°examine en regarcl tle la lumi ère. et ses rayons sont orien
tés wrt iralement nu plflll rlt' lrnsc rlu rlirnge. . i cependant on le tient de 
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façon à ce qu'il fa se angle aYec les rayons lumineux, l 'effet nuageux dis
apraît sauf que l'on aperçoit les inclusion contenues dans les lamelles ( Yoir 
polychroïsme) . 

Il y a une existence de phlogopite d'un aspect laiteux ou nuageux à la 
mine L·acey, lot 11, concession YlI, de Loughborough, Ont.; on ne connait 
pas la rai on de cet aspect laiteux~ 

Les cristaux de mica qui ont ubi une certaine pression clans la roche 
et clont les feuillets sont par suite fendus décèlent un changement cle couleur 
le long cles crernsses. Ain. i, par exemple, un feuillet de mica de couleur 
claire ou ambré aTgenté sera traYersé par des marques noire irrégulières 
qui se manifestent le long de menues cre,•a ses se dirigeant à l'intérieur à 
partir des bods. Un nùca noir au contraire, semble quelquefoi déceler 
une ligne blanche le long de pareilles cassures. 

Les inclu ions Yis.ibles à l'œil nu sont aussi . ouYent cause clu noirci -
sement ou blanchiment clu mica clan. leur Yoisinage, surtout lorsqu'il s'agit 
cle pyrites de fer . 

L'influence de la pâte rocheuse RUT la couleur du mica qu'elle contient 
e t ujette •à discussion. D'après l'expérience générale de l'au teur, il n'existe 
pas cle règle quant à ces clépenclance . Il y a beaucoup cle pyroxénites fon
cées qui contiennent cle la phlogopite à couleur claire et Yice-Yersa. Etant 
donné, alors, que la cou leur clu pyroxène clépcncl largement de i::a teneur 
en for, il . ernblerait qu'il n'y eut aucun rapport entre la nuance clu mica 
et le contenu ferrugineux des minéra.ux formant chke, autre que l'influence 
clûe 1à la pré;:;ence clans les feuillets cle mica de menueR inclm;ion . de fer 
foncé on cle minéraux: tita11é.- . Par conséque11t la couleur foncée cl'nne pâte 
cle roche enca ii::sante ne doit pas être cons id érée comme nuisible à la qualité 
du mi ca qu'elle contient en autant que cela dépend de sa teneur en fer. 

T,es pctitei:: inclusions Yi~il.Jlei:: ù l'œil nu clonnent souvent li eu à des 
marques particnlièreR clans les :f cu illetr; cle phlogopitc. ('.e r;on t Rou 1'ent cl es 
agrégats cle lignes sinueu:::es clc C'Oulenr plus claire que le mica lui-même, 
bien que qnclqucfois un as:::crnhlagc cle ligne::: semblables Re répancle üans 
une même clirection à partir clc lïncl us ion . La nrnscoYite de coulenr ambrée 
c,.:t rare: on n'en a trou ré que dallS le llistrid cle X ellore de la préi::iclcnce 
:'.\Iaclra>', aux ÎllCl ei::. 

Altérations du Mica. 

Tous le;;; mica~, en clépit clc leur rési~btn e naturelle A la décomposition 
f'ou;; lïn.fluen ce clc> l'air, sont cependant susceptihlc. de <lécornposition par 
h.nlratahon: les c·hangeme11t;;; fréqucnb clam; la température et l'a ction des 
a(·i<le. jouent également un rôle important clans les phénomènes cle décom
position. 

On <.·on;;tale que les crif'taux qui sont re:::té;.; sur les tas cle mica pendant 
un errtam temps se gonflent; les lamelles se sépare11t les mie~ clef" antres 
:::011~ l'ac-tion alternante <ln ehaucl et du Jroicl: les feuillets cliri,.:é;; f:Ont sus
cep~ible;; rl'êhc attaqué,; par l"lrnrniclité qui c:::t f:o11w11t ehargée c1'aei<les sul
fonqu e d humique. d prrclent ain~i grncllicll cment leur ]u,.:trc, LleYiennent 
opaques l't cléroloré::; et .-c dé"agrègent .finalement en une pouclre érnilleuse. 



.. 

232 

Les petites paillettes et écailles comme par exemple celles que contien
nent les mica histe , granites, gneiss, etc., semblent moin ujets iL l'altéra
tion et même après aYoir été longtemps exposé· à l'air out une apparence re
lativement fraîche. 

Pareillement, l'action pneumatolytique qui, de même que pour les terres 
de chine de Cornwall, a complètement décomposé le feld path de certains 
granites, ne semble avoir exercé que peu d influence sur le mica. 

La plupart des micas donnent lieu iL un certain nombre de produits 
de décomposition ou secondaires et les sous-nriétés sont nombreuses. 

Variétés. 

Parmi ces mmerau.x les plu importants so11t le siuYant : 
La rubellane et l'helvetan, qui sont des Yariété rouges de la biotite; 

pui la bastonite, enkamptite, ra tolite, voigtite, a pidolite et manganophil
lite, autres variétés du même mica. 

La sidérophyllite est une e pèce de biotite provenant de la région de 
Pikes Peak, Colorado. · 

La caswellite est une biotite altérée tle Franklin Furnace, K ew-J er ey. 
Les membres du groupe des vermic1ùlites, qui comprend· entre autres 

cles minéraux tels que la. jeffersite, hallite et philadelfite sont considéré 
comme de la phlogopite décomposée. 

La. haughtonite est apparentée aYec la lépidomélane mais contient plu 
cle fer que celle-ci et moins de magné~ie que la biotite. 

La cryophillite et polylithionite . ont des variété de la zinnwalc1ite, et 
c'est la. première qui de tous les inicas, contient la plus forte teneur en 
silice. Il y a une autre variété de la zinnwaldite que l'on appelle "ra ben 
glimmer" ou "mica. corbeau", laquelle se présente en pa.illette de co1ùeur 
foncée sur les :filons d'étain cle Altenberg, Erzgebirge, et qui est caractéri ée 
par la. petite se de son angle de l'axe optique lequel se rapproche de 0°. 

La muscoYite possède toute une série de Ya.riétés dont le principales 
sont: la damourite, une forme micro-cristalline, de co1ùeur jaunâtre et, dan 
bien des ca , lll1 produit cle décomposition de la cyanite ou clu topaz, et 
au si du corindon. 

La séri cite, un minéral tendre, Yerdâtre, gras au toucher, et souvent 
formé du feklsiJath, est caractéristique de bea11coup de chiste (appelés 
"séricitoschiste '') et se présente souvent dans le. micaschistes et phyllade8. 

·La margarodite est, craprè. TRcherrnak, un mélange de 111USCOYite et 
paragonite. On la trouve en uisse, elle est cle couleur gri~e et sa Rtructure 
est compacte à granule11 e. Elle est quelquefois pénétrée par cles aiguilles 
de tourmaline noire. 

J./euphyllite est une variété de muscovite d\m beau lustre perlé et , e 
présente comme produit de décornpo, ition du corindon à T'"nionville, Pen
sylnnie. 

Le minéral appelé gilbertite se trome principalement sur 
d'étain dans Cormrnll et la axe. Il e pré ente en agrégat 

de :filons 
cle petites 
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plaques écailleuses verdâtre à jaune, onctueuses au toucher et se trouve ordi
nairement clan cle géodes encai sant le cristaux c1e quartz et d'arsénio
pyri te. 

La fuchsite mentionnée plus haut e t une belle muscovite Yerte conte
nant environ 4.0 pour cent d'oxyde de chrome et on la trouve à Schwarzcn
stein et Zillertal, au Tyrol. 

L'existence cle la fuchsite clans la magné itc et dolomie massives du 
canton de Bolton et Sutton, comté de Brome, provin ce de Québec, est si
gnalée par . W. ·willrnott 1 et ü y en a une telle abondance en cet endroit 
que ce minéral constitue une espèce cle micaschiste chromifère. 

On signale une autre existence clu même minéral 2 clans le comté cle 
Renfrew, Ontario, laquelle fournit à l'analyse :-

Si0 2 • • • •• •• . 

Al20 3 . . 

F e20 3 •••. 

Cr20 3 •• •. 

MnO .. 
CuO .. 
MgO .. 
K 20 .. 
Xa20 ... . ... . 
H 20 .. ....... . 

Total.. . . . . 

±3.72 
35.51 
2 .9-± 
l.2G 
0.26 
± .±6 
1. 3G 
8 . 88 
0.39 
3.GS 

102 .4G 

On donne le nom cle pinitc à un grand nombre cle produits clc décom
position lesquels à rétat normal ressemblent à la muscoYite; ils l'ont de 
forme ma. fiiYe à compacte, cle nature amor phe, granul eux 'à cryptocristallins, 
et ont rarement un cJiyage Rous-micacé. 

Ils o cillent en dureté cle 2.5 à 3.5 et la couleur Yarie du gris au Ycrt, 
brun et rougeâtre . 

Les minéraux suirnnts sont e:la;::;;é~ sous l nom (le pinite: la gicseckiti~ 
et liebenerite, pseudornorphes clc la ncphelitc, pro1·e11 an t clu Groënland et 
clu Tyrol respeetin~menl: la polyargitc, un minéral rouge formé par la dé
composition cle l'anorthite, proYcnant de la syénite cle 'J'unaberg, Suède: la 
wilsonite gris à ro;::e et un e i::capoli tc a ltéréc laquelle e~t prohabh'rnc1it un e 
forme altérée cle plagioclase. 

La killinitc proYient du grnnite cle Killiney, frelan cl , et c~t un p::;cuclo
morphc gris ou brun clu triphane. 

L'a.galrnatolitc est un minéral gris, jaune ou Yert aYec c-a~smc égal et 
dureté clc 2 à 3, que l'on troure en Chine où il est considérablement utilisé 
pour la sculptnr ornementale, etc. 

I icxi. tence de l'agalmatolitc a été ignaléc au C'anacla à ;::\t-Xiehola~, 

, t-François et au lac }frrnphrernagog, llan la proYincc clc Qnélwe, et r on 

l Hap. Ann. Com. Géol.. Can .. :X.YI, 1!)04, A. 
2 Hap. Tra1'. Corn. Géol. , V, Partie 2 R 
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donne des analy es d'échantillons proYenant de ces endroits paT le DT. Steny 
Hunt, dans la Géologie du Canada 1 63, page ±8±. 

Un minerai très emblablc et que l'on Confond SOUYent aYeC Ce dernieT 
est la pyrophillitc, lequel cependant contient peu ou l)Oint de potas e. 

La pagodite c t un autre nom polu l'agalmatolite. 
La cookéxite est llll minéral micacé res emblant .à la lépidolite, que l"on 

troure à Hebron, Maine, associée a,-ec la tourmaline et con idérée comme 
produit cle décomposition de la rnbellite. 

On ignale une existence cle la cookéite au Creek Wai.tabit SUT la ril'ièrn 
Columbia, près de Donald, C. B.1 

Beaucoup de ces rnriété cle muscoYite étaient autrefoi 
comme minéraux distincts : tel que par exemple la gie eckite, 
pinite et gigantolite. 

con idérés 
liebenerite, 

La muscoüte secondaire formant des p eudomorphe distincts clu mica 
normal et auxqucl on n'a pas donné cle noms se retrouYent souvent en 
remplacement clu grenat et cle la touTmaline. On hou\'e, par exemple de 
joli exemple de ce pseudomorphes à la mine Yillene1we, Qué. (Y oir plan
che XXYI). 

Il y a en outre des précédents, un grand nombre d'autre silicates hy
dratés d"aluminium et de potasse, qui par leur plu ou moins de res em
blance en composition avec la mu coYite pourraient être convenablement 
classé ayec cc minéral. 

La paragonite ou mica sodique pos ècle les Yariété uiYantes: la pré
gallitc, en petite paillettes Yerclâtres légèrei::, proYenant cle Prngratten, Ty
rol, et la cosséni.tc llll mica Yert à peu près ,·emblable contenant moins de 
souùe que le précédent, que l'on trouve également au Tyrol. 

La margarite ou mica calcaire appelée quelquefoi ' mica perlé', e ·t 
classée différemment par les diYcr auteur>: dans le groupe des Yrais micas 
et a,·cc les mica. fragiles. 

Sa con1position c~t H 2Ca .. \.1 .,i8i2Ü 12, cc qui correspond à : 

Silice 
Si0 2 
:30. 1 

_\.lumine 
_\.1 /)3 
31. ;~ 

Chaux 
C'aO 
H.l 

Eau 
H20 

.j.. ,5 

Total 

100.00 

On ln tro11 rc a 1·cc l"émeri en . \ sic ~1ineurc et à Che-ter, J\fa ,· ., et au si 
a1·cc le rorirnlon <lans la Pc1111Rylranie et la Caroline du X ord. 

Cc qu"on appelle de h1 '· diaphanitc" est de la margarite de mine 
ll°érnenrnde des monts Ourals. 

Yoilù quelle~ ,.;ont le;: rnriété,; les plu,.; importantes et minéraux econ
tla.ires appartenant au groupe tle,; mi cas proprement clit.~. 

Le mot ' ' tah- ., e:-;t ~ourcnt improprement appliqué au minéral mica, 
ordinairement en roulan t désigner particulièrement les .feuillets de musco
ri te employé.· pom poêles, fanaux, etc. 

l Hap. Tn11·. Corn .. Géol. l'au., V, Partie 2, R. 
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7 

Pseudomorphl' lll• mu sco1·ite après la tourmal ine. de la mine Villeneu ve, 
lot 31, rang J , ca nton de \" p]Jt>m•uve, Qué. 
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Quelques espèces de mica, notamment le.· Yariété. compactes de rnu::;co
vite ont en effet une certaine r es emblancc avec le talc et l'acide qui s'y 
rapporte et les silicates hydratés de magnésie sont également gras au toucher 
et luRtrés. 

Dureté, Elasticité, etc. 

Tous les micas ont un degré de dureté uirnnt l'échelle üe l!Iob, entre 
2 et 3 : c'est-à-dire qu'ils peuvent être rayés à l'ongle. 

Les feuillets expo é à l'air qu'on enlève sur la surface des gisements 
sont naturellement plus tendres et plus friables que les plaque fendues 
d'entre le cristaux frais et olides. 

La den i té de tous les micas oscille de 2. 6 à 3 . 2. 
Les lamelles des différentes espèces varient très considérablement quant 

à leur élasticité et tenacité; la phlogopite de couleur claire (appelée " mica 
ambré argenté") est en règle générale plu élastique et fiexible, alors que 
la biotite ·à colÙeur sombre, et la muscovite en majeure partie e t plutôt 
plus cassante. · 

Le point essentiel pour les fins industrielles est naturellement le degré 
de facilité avec lequel le lames peuvent être di l'isées en lamelles minces, et 
c'est précisément cette propriété qui Yarie si cornüclérablernent dan les mi cas 
des différents gisements. 

On n'a pas pu bien établir de quelle cause clépentl le clirnge clc base. 
En règle générale ce sont les cristaux Je. plu: parfaits et ceux qui ;:;ont 
exempts d'inclusions de substance minérale étrangère qui donnent les feuille 
les plus nette et uniformes. 

D 'un autre côté cependant, il ~- a beaucoup clc micas n ets qni :ernblent 
être cle qualité supérieme et qui ne se divisent pas bien, les feuilles minces 
se déchirent facilement et on ne les épare qu'aYec difficulté. C'e;:;t ce qui 
ani 1·c pa'rti culi èrernent dans le cas des rnriétés très claire;:; et trèR foncées, 
<'e Ront onl inaireme11t celles de nuai1ce 1110/l'llne qui se frnrlent aYec le plus 
de facilité. 

rnc proportion COrnÜcléralJle rles feuilles cleYiellllCllt inuti)isalJ)es par 
suite cle la contori;ion des cristaux ayant ubi que1qne pression et c'est la 
cause cle,.; principale pertes clans l'exploitation du mica. 

T,a plallrhe XXI fait Yoir des exemples r1e cri31aux r1e phlogopitc écrHsés 
et pli RséR . 

Préparation Artificielle du Mica. 

Des petits cristaux de mica ont été préparés artificiellement en labora
toire, notamment par Jiautef:cuille et St-Filles, Yon C'hrusbehofl' et Dœlter, 
et Yogt :::ignalc des cas où ils apparai~:::ent tlans ccrta.in s laitiers de four
ne<1.nx. 

Doelter,1 rlè;:; l'année 1888, réu:::sissait ù préparer artificiellement le mi('a 
en laboratoire en fondant au rouge sombre 1m silieate naturel tel que horn
hle11cle, grenat, düorite. antlalon~ite, angitc Oll glancophane nw•c 1111 f\nonnc 
akal in, les petits C'I'isbrnx de rnirn quïl HYait compté obtenir, sont apparns. 
Il <1. ai.11>'i préparé cle la biot ite. phlogopite. rnnscorite. d zim1wahlitc. l lam 

l Comptes Rl'ndus. i -ol. CTJI, p. 42. 
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l'expérience qui a produit ]a mu coYite il 'est également formé tle la scapo
lite dan le produit fondu. 

On ignale aus i, la pré ence de mica magnésien dans un laitier de 
fourneau à 2.farienbutte, prè de Zwickau, Saxe.2 

Il est reconnu cependant que les cristaux naturels exigent lm énorme 
espace de temps pour ~e former : de même, il est impossible à l "homme de 
reproduire les conditions qui ont prérnlu clan des clyke de pegmatite et de 
pyroxénite. Par conséquent, bien qu'il soit d"un intérêt cientifique que 
l'on ait parfaitement réussi à produire des cristaux de mica au détriment 
d'autres minéraux, il n'est guère probable que l'on puis e pratiquement fa
briquer des lame cl ·une di men ion commerciale. 

2 Zc itsch ;· if~ :ur ~lir'fritl"gic, Yol. XYIII, 1801, p. 670. 
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CHAPITRE Il. 

TOPOGRAPHIE ET GÉOLOLOGIE DES J!JTE~DUES DE :\IICA 

Région de Québec. 

La reg1011 du mica dans Québec est tra,ersée par cleux grands cour 
d'eau, la Lièvre et la Gatineau, et parsemée de nombreux lacs. Les rivières 
se traversent en canot jusqu'à une di tance d'enYiron 200 milles depuis leur 
confluent avec l'Ottawa, et avec de portages de relativement peu d'impor
tance, les grandes chaînes de lacs qui baignent ce territoire septentrionale 
sont facilement acces ibles. 

Snr la Lièvre, le pays est colonisé ju qu'au delà clu confluent cle la 
Kiamika, près de 100 milles au nord de l'Ottawa, bien qu'il n'existe pas cle 
routes sur toute la distance. On a fait aussi une route vers l 'ouest, au nord 
de Kotre-Dame clu Laus, qui se relie à la grande route septentrionale de la 
Gatineau, quelques milles à l'e. t de Gracefielcl. 

La nature de cette région supériei.ue est beaucoup moins accidentée que 
cell e qui se rapproche cle l' Ottawa, et bien qu'il y en ait de gramles parties 
occupées par des sables clc t ran sport, il ~' a quelques étcnclues co1wenablcs 
pour s'.v établir qui sont cléjà peuplées. Le long de la Gatineau, il y a des 
chemins qui s'étendent beaucoup au delà cle la rivière Desert, et le prolon -
11:cmcnt clu chemin cle fer Yers le nord va ounir une gmncle étellCluc cle 
bonne terre à culture. 

C'e qui donne de la Yaleur à cette région au point cle vue clc l'agrirnltme 
es_t une large zone tl e calca ire cristallin qui s'étencl sur plusicuri-; milles vers 
le nord clans cette direction et par suite, l'aspeet ordin airement saun1ge cle 
la région clu granite et llu gneiss clisparaît presque eomplètcmcnt. ÎA1 tlésa
grégation clu calcaire a ansRli. pour effet clc proclnire clc la honne terre à cul
ture. 

La construct ion clu chem in cle fer projeté clcpu is }font Lrnricr vers 
l'ouest ~t travers la région supéri c11re jusq u'ù la G,thneai1 ra aus~i 011vrir 
nne gran.cle étendue cle terrain jur-qn'à maintenant inaeec,..r-iil.Jle. qui promet 
hem1coup à la fois pour l\igrieu1ture et l'exploitati011 minière'. 

lla;:;pcct général plutôt saurn,µ·c clC' cette eontréc nt<' clc la Yall éc cle 
l'Ottawa di~paraît jusqu'à un rcrta in point C'n al lan t 1·er;; le nonl, cle "orte 
que, bien qu'il y aiit un exhaussement général clu k rrain , on trouve une 
plus grande prépom1éranec c1c terrain plat chns lC'r< régions plw au nord. 
Tl y a là beaucoup de aépôts cle Rahlc . commC' par cxempk clan~ k,.; plaines 
d<' K azahazna il l'ouC',.;t clc la GatinC'a11 . rn<1i,.; tl' C'<ll'ad<'.•r(' salilcrnn('UX est 
an . si tn>s prononcé ~nr ck• grancl c~ f•(c nclucs clan;:; le YOÎ~inap:C' rll' hiC'n llcs 
cour. c1'cau à trawn tout cc territoire. RC'an coup cle ee clrift se compm:c 
d'un :::able f>i li ccux normal. que l'on tro11Yc souvC'nt rnrrnonbrnt cll'" c1épôts 
d'argile blcne, cl'unC' nature . ernblable aux argile~ marin(';: du ha~sin cle 
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l'Ottawa. Cependant la majeure partie de la région où l'on trouYe ]es gi ·e
ment. de mica se compose cle roches cristallines. Elles font suite à celles 
qui apparaissent au , ud cle l'Ottawa, mais sont surmontées par la Ya te éten
due de formation. paléozoïques du bassin du cour inférieur de l'Ottawa. 
Ces dépôts consistent surtout en calcaires stratifiés bleus et gri , schistes, 
grès et conglomérats, et sont de l'époque Cambro-Silurienne. Ils composent 
une série formant une gradation ascendante dan l'ordre SlÙrant :-

Schiste Uüca. 
Grès de Trenton. 
Calcaire de la riYière X oire. 
Calcaire et schiste de Chazy. 
Dolomie calcifère. 
Grès de Potsdam. 

On a constaté que ces dépôts dissimulent la continuité de roches cris
tallines qlù 'étende11t vers le sud depuis Ottawa jusqu'au fleuve t-Laurent. 
On verra en con ultant la carte schématique ci -jointe le po. itions relatives 
des terrains cle mica de Québec et d'Ontario. La direction générale des 
pyroxénites micacées est N. :m. et S. O. Or, si l'on trace lrne ligne depuis 
la région principale du mica clans Québec (disons le canton de Templeton) 
jusqu'•à ·Sydenham, situé immédiatement au sud de ]a région clu mica onta
rienne, on con. tatera qu'elle traverse une aire continue de dépôts sédimen
taires sur un parcours d'une cinquantaine de milles. Il e t pratiquement 
certain que les roches cristallines-gneiss, calcaires et pyro:x:énites- ont tout 
auflsi déreloppées au-de sons de ces sédiments que dans les régions érodées 
clu nord et du sud et par conséquent ü est très probable que les roches séc1i
mentaires dans le Yoisinage d'Otta.wa recèlent dïmportants gisements de 
mica à différentes profondeurs. 

Région d'Ontario. 

Bien qu 'el le ne soit pas arrosée par cle grandes 1•i vières comme la région 
de Québec, celle d'Ontario e ·t encore plu profusernent baignée de grandes 
nappe:< (reau. Il y a cle longues chaîne de lac , ordinairement étroits et 
orienté. chn~ rles directions à peu près parallèles qui s'étendent à trarers 
le;;; canton,; de Beclfo1'd, Loughborough et Burgess. 

L"élé1·ation généra.le clu terrain e. t , emblable à celle de la région cle 
Québec, bien qn 'il ne Rait pas aussi accidenté et au si bien boi é que dans 
cell e-ci. Il ~· a de Yaste · étendue.· d 'excellente terre arable répandue à tra
Yen.: tout l~ territoire et. d'une façon gé>nrale. le terrain est relativement plat. 
Cc qtùn appelle " la :Jiontagne ' au nord de \\ estport est une grande 
nrnsRe de gneiss-graniteux rougeiitre s"élevar1t à une hauteur d'environ 600 
pieds et constitue la plus haute éminence de la région . 

. \ partir clcR dépôt;; sédimentaires de l'ouest, des languettes de grès et 
rle Palcaircs s"étemlcnt \'Cl'~ l"est flans le YOisinage de J\ficaville et des lacs 
Ricleau, alor;.: que depuis le>: sédiments du côté . ud qui bordent le t-Lau
rent. il ~· n n·lati1·crncnt peu (l° extcn~ions allant Yer. le nord, et la limite 
clu Palézoïquc c>:t rcpré.~entée par une l~gne qui, au.f quelques déi.ours, a 
une lli rection it peu prèR c;;;t et ouest . 
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Les chaînes des lacs suivent assez régulièrement la direction du gneiss 
dont se compose la majeure partie clu terrain. On trouve du gneiss, à tra
vers toute la région, une direction générale N . E. et S . O., alors que le plon
gement varie à la :fois quant au degré et à la direction; un grand nombre 
cles affleurements :font évi lemment partie cle plissements anticlinaux érodés. 
Le terrain est caractérisé par de longues bosses ou "hogs-backs " de gneiss 
graniteux rouge et il y a cle grandes étendues recoll'rnrtes de bandes cle cal
caire blanc cristallin. On peut clire d'une façon générale que les gneiss pré
sentent un aspect plus feuilleté que clans la région de Québec, bien que des 
mocli.fications locales fassent voir .à la foi les extrêmes des types graniteux 
feuilleté et normal. Le calcaire est, à tous les points cle vue, semblable clans 
les deux régions, les roches contenant plus ou moins d'inclusions cle silic~ites 
accessoire suivant leur degré de métamorphisme et leur distance des con
tacts granitiques. 

Les roches micacées ou pyroxénites possèdent les mêmes particularités 
clans les deux régions, et dans chacune on trouve des modifications du type 
normal granuleux. 

Remarques Générales. 

Ce serait outrepasser les limites de ce rapport que d'entrer dans une 
étude détai.llée de la géologie plutôt compliquée des régions où l'on trouve 
les gisements avantageux de mica. Depuis que Sir 'ïVilliam Logan a, le 
premier, entrepris, vers 1850, une classification des divers types de roches 
que l'on trouve clans l'étendue en question, il y a beaucoup de géologues 
éminent qui ont examiné ce territoire. Il y a eu beaucoup d'opinions 
exprimée. et de théories avancées pour expliquer les particularités compli
quées qui se présentent. Alors que, au début, il semble y avoir eu une di
vergence d'opinion considérable quant à l'origine des diverses roches, et des 
idées contradictoires soutenues et exprimées dans une longue série de publica
tions et cle rapports, nos connaissances touchant les divers phénomènes qui 
peuYent se produire clans la croûte terrestre à l'heure actuelle sont telles que 
toute controYer~c serait non seulement inutile, mais même rétrograde. Il 
n'est plus possible maintenant d'affirmer avec assurance et conviction que 
tels ou tels phénomènes ont donné heu à tels ou tels résultats. Au con
traire. bien que l 'on soit très renseigné sm les phénomônes géochimiques et 
les changements et résultatf\ qu'ils peuvent occas ionncT, il est définitivement 
établi que de semblables résultats sont effectués de bien clcs manières consi
dérablement différentes et cc serait plutôt téméraire que d'affirmer positiw
ment une explication quelconque quant à l'origine cle certains types de 
roches. Les changements occasionnés par le métamorphisme soit régional 
ou dynamique dans di.vers types cle roches impliquent des bornes même à 
l'as~istance fournie par le microscope et l'analyse chimique quand il s·agit 
<le clétidcr précisément cle quelle manière telles roches ont été formées . 
_\ insi. a11j011rcl'lrni, on n'cr;t pas plus fixé que jamais s1ir la question clc sa
Yoir si rertaincs roches cristallines feui.llctéef\ (l\m type gnei,.,seux étaient 
primiti1·<.•mc11t (l°oriirine ~éclirne11taire on ignée. C"est-?i-clire qnc l'on ne sait 
pa~. si elles ont été primiti1·ernent déposées son::: l'eau, ou ~i elles ont pénétré 
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à l'état fondu dan. de: roche,: préexistantes. De même, on n'est pas sür 
si certaines roches basiques sont le résultat du métamorphisme complet in 
situ de types préexistant·, ou Ri elles sont de Yéritables clykes d·origine IJlus 
ancienne que les roches qui les encai sent et qu·ellc ont pénétrée lors
qu'elles étaient encore à l'état plastique. Comme type de cette nahue on 
peut citer le. gneiss et amphibolites de !"étendue Bancroft, dont la descrip
tion est donnée par .:\clams et Barlow.1 

On a attribué aussi aux calcaire cristallins que l'on tr01we assoc1es 
aYec le gnei s de la formation laurenticnne des origines consiclérnblement 
différentes. On le a con iclérés comme érupti vcs, c'estJà-c1irc tranRformés 
d'un état liquide à leur état actuel; comme produits métasomatique;; cles 
gneis. aYec lesquels on le trolffe as>:ociés; et en.fin comme sédiment;; trè 
altérés. Ils ont été conséquemment attribué à cliYerse horizon · géologi
que . Dans les deux prenuers cas, on pourrait le considérer connne lau
rentiennes, c'e t-tà-dire comme fai. ant partie clu même sy tème qui est prin
cipalement repré enté par les gneis et graniteo; gneisseux, tandis que lan 
le troisième cas, ils pourrnient être so it d"origine antérieure aux gneiss qui 
le. ont enclavés, lJénétré et métamorphisés à leur état actuel ou contern
porai11s a1·ec ceux-ci, et alors toute la série aurait été subséquemment et 
concurremment soumise au métamorphi me. On a aYancé encore une autre 
théorie .à, un moment clonné, .à, cet effet que le calcaires auraient été primi-
ti 1·ement des dépôts provenant cle solution aqueuse , ain i que les matières ' 
formant la gangue des Teine. minérale . On admet généralement aujour-
d'hui que ce sont cles roches sédimentaires altérées, bien que le théories 
ignées et métasomatique soient également soutenues. 

L'on peut ajouter que la théorie adoptée par ir \\. Lo"an en 1 63 
en ce qui concerne la formation laurentienne est que leR roche comprenant 
presque tout le Laurentien se composaient d'une érie de strate, métamor
phiques sédimentaires, c'est-à-cl ire que le calcaires, gneis , pyroxénite , etc., 
étaient tout simplement de i:;édiments décomposés. 

On trouYe en effet cles bandes cle gneiss stratifiés clans le calcaire et 
ceux-ci sont maintenant reconnus comme étant cl'origine sédimentaire. On 
les considère comme des portions rülicieuses cle dépôts calcaire primitif 
qui correspondent aux arg illi tes ou coucheR de boue que ron trouv clan 
les sédiments plus récents et non allérés, et comme ayant été transformés 
.à leur état actuel par le. mêmes phénomène. qui ont métamorphi. é le cal
raire à rétat remarquablement cristallin qui le caractéri e aujourd.hui . Ces 
gnei~s sont souYent impossibles à <listinguer, même au microscope, de ceux 
qui renferme les calcaires. Le feuilletage est attribué à cle:; momernents 
rlans le complexe de la roche, laquelle, subissant la prewsion clc l'énorme 
ma. se de couches qui la Runnontcnt clenait être clan un état su:ffif'amrncnt 
pla;::tique pour a .. urncr une structure wchisteuse. . llÎYant les opinions au
tr fois en favem, les cnlcaire" cristallins apparai .. aient clan;; le gneiss clans 
plnsieurf' horizons et l'on reconnaü:sait quatre aire distincte de calcaires. 
On supposait à toute la f'éric cle gneiss et clc calcaire une épais eur d·emiron 
2:1.000 p iccls, dont 3.000 pied>< repré. entaient le volume rlc ces roehe, . 

1 :\frmoir Xo 6, Com., Géol.. Can .. pages 25, 51, 157. 
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Dans la description détaillée cle la géologie cle la zone clu mica, on a 
cru impratiquable cle traiter séparément les récrions cle Québec et d'Ontario; 
ainsi les remarques qui suivent peuvent s'appliquer égale~ent à tout le ter
ritoire où l'on trouve des gisements de mica. 

LE GNEIS • 

Près de 80 pour cent clu territoire sur lequel apparaissent des gi ements 
de mica se compose de roche du type gneisseux. Le reste consiste en cal
caires et roches basiques, principalemnt des pyroxénites. Bien que le gneiss 
puisse se diviser, comme d'ailleurs il l'a été, en deux catégories, savoir: la 
roche ignée normale qui est censée renfermer les calcaires et autres roches, 
et les sédimentaires ou soi-disant "gneiss rouilleux" avec certaine étendues 
de variétés grisâtres et noires, on ne peut établir que peu de distinctions 
microscopiques entre le deux types. Après un examen détaillé clu terri
toire, on a conclu que les soi-di ant "gneiss sédimentaires" forment des 
bandes relativement étroites enclavées clans les calcaires et représentent des 
argillite altérée primitivement déposées dans la masse principale des sédi
ments. Le gîte principal de gneiss est aujourd'hui considéré comme se 
compo ant de roches ignées ayant subi de fortes altérations et qui sont loin 
d'être toujours cle même nature. On voit souvent des gradation du gneiss 
feuilleté normal à lme roche cri talline ressemblant au granite tandis qu'un 
apport local de pyroxène et de hornblende dans le voisinage des calcaires 
donne lieu à la formation de roches qui diffèrent à peine cles diorites, dia
bases et gabbro ordinaire . 

Les noms de pareilles roches reviennent souvent dans la description des 
gisements de mica et elles sont d'habitude décrites comme recoupant ou pé
nétrant les pyroxénite . L'auteur n'a pas eu le temps voulu pour faire des 
recherche sur la nature de ces roches, mai s l'on peut dire en passant que 
dans peu de cas seulement on a pu voir un exemple typique d'un clyke formé 
par l'une de ces roche· à travers lme pyroxénite. Il y avait tellement cle 
mines inactive et cle puits remplis d'eau que nous n'avons pu faire que peu 
d'examens détaillés des gisement<; à découvert. Cependant, d'après une ins
pection des excavations accessibles et d'après une étude des haldes, c"est 
notre impre sion qu'une bonne partie de cette diorite et c1iabasc est simple
ment le ré ultat de mélange de hornblend e et de pyroxène avec des portions 
plus acides des O"neiss décomposés près cle Jcur contact avec les pyroxénites. 
Il existe des modifications soit finement ou grossièrement grenues de ces 
roches, et c'e. t ce dernier type qui prédomine. 

:N" ous n'avons pas l'intl'ntion ici de faire une distinction bien nette entre 
les gneiss sédimentaire et ceux qui sont Yéritablement ignés. Selon toute 
apparence ils sont identiques de nature et de composition et l"on établira 
peut-être un jour que la théorie de l'origine Fédimcntaire eRt Nronéc. puis
que ces bandes ne sont que des apophyses des gneiss ignées nornrnux qui ont 
pénétré les calcaires. J_,a principale raison pour les conFi<lércr comme sédi
ments est qne le::: calcaires qui les bonlent ont subi peu de métamorphisme 
additionnel le long rle;; contad~ . ainsi quïl arriYe 1orF:que et·;; dernier;; ;;ont 
enclaYés par <le Yéritablc~ gnei;;s ignés. Le résultat normal <l\rne telle ir-

20 
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ruption serait la production cl'un calcaire plu grossièrement cristallisé ac
compagnée cle la formation clan ce calcaire cl'une quantité plus ou moins 
grande de ilicate econdaire , SlÜYant l'importance de l'irruption et le 
nombre d'éléments minéralisateurs qlùlle renferme. Il a été démontré 
par Adams et Barlow qu'un métamorphi me complet d\m calcaire à une 
roche d'une 1rnture ab olumcnt distincte, comme pyroxénite ou ampbibolite, 
non seulement peut se produire, mais est même caractéristique de certaines 
étendue dea di trict. d'Haliburton et de Bancroft clan Ontario. 
Ici l'on soupçonne de zone de calcaires blancs contigus à de irruptions 
granitiques d'avoir été complètement transformés en amphibolite Yert foncé . 
On tTOll\e :ms i deR bandes d'amphibolite semblable insérée dans le gnei 
graniteux de la région et on estime que ce sont des plus petites portions de 
calcaire qui ont été engloutie dans le oulèvement batbolitique et entière
ment décompo és. Les conclusions auxquelles sont arriYés Aclan1 et Bar
low au sujet cle types de roches de comtés cle Ha tings, Renfrew, Hali
burton, etc., peuvent très bien s'appliquer au i aux comtés de Frontenal-, 
Lanark et Leeds situés plus 'à l'est. Bien qu'il ne contiennent pa autant 
de type cle roches modifiées que les précédents, le terrain cle ce· derniers 
comtés se compose principalement cle gnei ._emblables et gnei s graniteux, 
avec. bandes de calcaire cri tallin blanc et pyroxénite. Il -y a clone un bon 
nombre de remarques touchant la géologie de l'étendue d'Haliburton qui 
peuYent s'appliquer également à la région dont il est ici que tion. 

Pour ce qui concerne les gnei , on les ron idère conune cle rnstes ir
ruptions batholitiques de granite, qui ont, par uite cle mouvements, lor -
qu'ils étaient encore à l'état plastique, a surné en grande partie une truc
ture feuilletée et schi teuse. Ce feuilletage est loin d'être uni 1·ersel et le 
roches à structure naiment gneisseuse passent en bien de endroit à des 
types massifs granitoïdes. La couleur prédominante du gneis e. t rougeâtre, 
et la roche est ordinairement d'un grain moyen à fin. ou l'influence cle 
l'air il cleüent gris ou rose. r\ u ujet de la géologie hi torique cle cette 
étendue nous citon l'extrait suirnnt du rapport des docteur Adam et 
Bal'lo11 :-

"Cette région était, à l'époque précambrienne, recouverte par une mer 
clans laquelle furent déposé une immen e série de . édiments, formant un 
agrégat cle plusieurs mille pied d'épaisseur. L 'épai seur cle cette formation 
indique que la période clc sédimentation a été longue et la nature calcafre 
dominante de ces dépôts indique qu'elle était probablement d'origine maTine. 
Il est Yisible cependant, qu'il y avait de la terre dans le voi inao-e, par le 
fait qu·nnc certaine quantité de sédiment argilacé et aTénacé s'est dépo"é 
au foncl de la mer. Cc clépôt s'est produit pendant une période de grande 
actiYité Yolcanique, car il y a tout lieu de croire qu'une grande partie du 
Yolume consid érable d'arnphibolite inter. cratifié avec les rnatièTe sédimen
taires normales, représente des cendres rnlcaniques et autre. matériaux clas
tique d'origi ne Yolcanique, qui a été cle temps à autre jeté dans la mer où 
la :::édimentation normale était en train de ,,·effectuer. 

A propos dn sou. -:::ol snr lequel cette immense accumulation de matière 
sédimentaire f:'el't clépo;.:ée. nous n·arnrn: aucune connais ance certaine, car 
il n\ a anjourcl'lrni aucune partie que l'on pui e reconnaîfre c:omme étant 
le mur primitif. 
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Cette grande-série a été repliée ensuite clans une direction générale N. 
30° E., et probablement en même temps envahie par une énorme masse de 
granite. Ce granite s'est lentement élevé sou la forme cle grands batho
lithes dans la série su -jacente en la désagrégeant et s'imprégnant d'innom
brables fragrn,ents cle la roche envahie. Dans le cas des calcaires, ce gra
nite les a non seulement brisés mais même "transformés en amphibolites." 
L amphibolite produite ainsi, cle même que celle sus-mentionnée, comme ap
parai. f':ant interstrafiée avec le calcaire et d'origine différente, s'est trouvée 
en bien cles endroits :fondue ou incorpül'ée avec la matière du granite, as u
mant la forme cle traînées basiques ou "schlieren." D'aprè ce qui précède, 
on pourra 1oir que clans ce vaste territoire, les phénomènes qui se présen
tent sont précisément les même que clans les autres parties de l'Amérique 
du X ord, et cl' après le connaissances que nous possédons, il semble qu'il 
en soit de même cla.ns toutes les partie du monde. Là où les formations 
stratifiées ou stratiformes sont à découvert, elles repo ent sur de gros mas
sifs de granite de structure ordinairement gneissique qui les pénètrent clans 
de grandes ma. ses batholitiques, le contact étant intrusif." 

Le gneiss rouge e compose pre qu'entièrement de feldspath et quartz 
et c'est généralement le feldspath qui prédomine. Il y a peu cle mica pré
sent, mais on trouve des lamelles de mu. covite et biotite en petites quan
tité. à traver. toute la roche. On aperçoit quelquefoi~ des petites quantités 
de rornblende, et on peut mentionner comme minéraux acce. soires : apatite, 
magnétite et zircon . On trouve souvent des imprégnations locales avec gre
nat dans le Yoisinage de pyroxénites, notamment à la mine de mica Mc
Clatchey, près clu lac Goulcl, clans le canton de Loughborough. Le felds
path contenu dans la roche se présente sous deux formes, oligoclase et or
tho e; c'est habituellement le premier qui domine. On pourrait clone clas
sifier la roche comme gneis. à oligoclase plutôt qne gneiss à orthose. On 
peut ordinairement faire disparaître la couleur rouge du feldspath en chauf
fant, ce qui indique que le fer n'est pour rien dans la coloration. On peut 
dire autant du feldspath rougeâtre cles mines cle felcl:>path clu canton de 
Bec1forc1, lequel ne décèle à l'ana lyse que très peu cle fer et blanchit après 
calcination. L'auteur n·a pas eu le loi:<ir cle clifîérencer les gneiss gris 
d'avec les rouges ou les sédimentaire. d'an!c les ignés. Xou s avons ren
contré bien cles modifications clu t:ype habituel, depuis la roche rougeâtre 
normale, panne en mica, jusqu·aux Yariétés grisâtres ayant en règle géné
rale une nature plutôt granitoïde et po:::séclant ouvent une teneur appré
ciable cle p;renat aYec une grande quantité rle quartz, et enfin jmqu'anx types 
très foncé et preRque noirs contenant beaucoup de biotite en petites pail
lettes clans lc;:quelles les incliYiclus clc felclRpath rose :::ont. cncastrfa On ne 
Yoit an micro"copc que peu de quartz clans ces nriétés plus foncées . En 
contigu lié aYec les clykcs clc pyroxén ite 1 le mi ca est presque toujour~ abon
dant <hm;:: le gncisf'. et comiste gé11éralemc11t so it en biotite ou en phlogopitc. 

1 Xo;rE.-L'exprcs ion "dyke de pyroxénitc" <'St (•mp l o~'éc au cours de r<' rapport 
pour dés1µiier les bande. de rochl's cons istant en sa litc ei autrt•R memhrrs du groupe 
P~'roxèn<'. aYec lesquels. les gi C'mcnts de mi ca apparaissent associi's. Cette appC'llation 
nest pas trè appropnée et sera étudiée plus loin aYec la dt•scription de Cl' ' rocl1cs. 
( \ "o ir pag" 2!12). 
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Adams et Barlow ont constaté que les gneis gris du terrain Bancroft 
diffèrent en composition minéralogique des types rougeâtres, en ce qu'ils 
tiennent quelquefois lme proportion plus élevée de constituants ferro-ma
gnésien , combinés parfois avec une teneur moindre de quartz . Dans d'au
tres cas, on a trouvé une plu gra.nde quantité de plagiocla e. 

Dans la préparation de ce rapport lequel n'a auclmement la prétention 
de donner une étude géologique détaillée des divers ty1)e de roches, nous 
avons pri soin d'éviter une profu. ion de noms qui servent à désigner le 
variétés de roches inférieures. Beaucoup de ces t}•pe inférieurs di:Œèrent 
très peu les uns des autres et, de fait ne sont souvent que de phase locales 
d'une selùe et même famille, et toutes les gradations de l'une à l'autre ne 
sont perceptibles que clan les étendues re treinte . I~ est utile, quand il 
s'agit d'une description détaillée d'établir une li te de nom ià laquelle on 
peut rapporter toutes les variété infériem e de roche , mais pour une 1es
cni.ption supe111icielle cela ne pourrait que donner lieu à la confu ion. Pour 
établir une distinction précise entre certaines roches, il e t néce aire d'a,oir 
recours non seulement à l'examen microscopique au moyen de plaques 
minces, mais au si, clans bien de cas, à l' analyse chimique de roche . i 
l'on tient compte de la limite de temps accordé à l'auteur il ne pouvait être 
question de semblables examen . Nous avons utilisé cependant, dans cc 
rapport, des examens et descriptions antérieurs, des région en question et 
aussi de celles du voisinage; certaine particularités importantes e rap
portant en grande partie à tout le territoire. Jointes à ces descriptions 
l'auteur donne ses propres observations des particularités géologiques de la 
région du mica, puis en un bref résumé de principaux faits observés et les 
conclusions auxquelles on est arrivé. 

La moyenne partie du gneiss rouge répandu dans ce terrain peut être 
alors con. ic1érée ans aucun doute, connue étant d'origine ignée, et résulte 
d'une altération de matériaux granitiques lesquels se sont primitivement 
infiltrés par masses sou. forme ùe batholithe et ont en. uite a llmé une 
structure feuilletée ou gneissique par suite des mou\·ements de repliage qui 
se sont produits avant que la roche se fut solidifiée. Cette dernière concli
tion n'était pa ab olument néce aire, puisque l'on a vu bien des ca où 
des roches durcies et froides ont devenues plastique dan l'action dyna
mique et ont as umé par suite une tructure plus ou moins schisteu e. Ce
pendant dans la région qui nous intéres e il emblerait probable que le 
feuilletage du granite se soit effectué pendant que la roche était encore à 
l'état plus ou moins liquide. Cette opinion est renforcée par l'existence à 
travers toute l'étendue gneis euse de dyke et veinules de pegmatite qui tra
'ersent la roche da11S toute les directions. 

On rencontre quelquefois des lits de qual'tzites intercalés dans le. gneis . 
Le bandes sont ordinairement mince. mais atteignent parfois dcR largeurs 
con idérables. Hanington 1 sig11ale lm .gneiss po:::sédant de 1nombreu es 
couches de quartzite sur le rnng XII. lot 12, du canton de Templeton. 
Qué .. et aussi !"existence de eo1H'hcs pui. f;a11tes clans la colline en arrière du 

1 Hap. Tra,· .. Corn .. C:i>ol.. Can .. 18ïï·ï8, Partie G. 
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moulin Perkins, dans le même canton. Il y a cependant beaucoup des bandes 
quartzeu es que l'on appelle quartzites et qui ne sont probablement que des 
peœmatite avec excès de silice. 

LES PEmUTI'rES. 

Bien qu'ayant une direction générale conforme au plissement du gneiss 
c"est-à-dire :N. 30° E., ces pegmatites recoupent cependant le feuilletage à 
toute sorte d'angles. Les pegmatites, suivant l'application générale de ce 
nom, sont ordinairement considérées connue le produit final de l'activité 
ignée qui accompagne un soulè1'ement granitique. Elles résultent en d'au
tres termes, de l'épanchement final d'un magma granitique profond pendant 
la pha e du refroidissement et sont ordinairement composées cle minéraux 
ré icluels plus acides isolés clu magma primitif par un phénomène de diffé
renciation. Ce épanchements acide sont supposés avoir été accompagnés 
par un excès cle vapeur d'eau se dégageant du magma pendant le refroidisse
ment, et c'e t à cela que l'on attribue leur structure grossièrement cri taJline. 

Or, si le plissement clu granite s'est effectué avant le durci sement com
plet, mais après la oliclification partielle de la croûte, on devrait s'attendre 
à trouver celle-ci clans un état plus ou moins éclaté. Les mouvements de 
plissage refouleraient alors la roche profonde encore liquide et plus acide 
clans les crevasses . formées par l'éclatement, et cette roche se durcirait en
suite connue un ciment quelconque dans les fi sures. Voilà au fait, ce que 
semble s'être produit en réalité <à travers toute la région clu gneiss, et ces 
roches pegmatitiques se rencontrent partout où le gneiss est 1isible. 

Bien que les pegmatites se présentent ordinairement sous forme de 
dykes cle cfü·erses largeurs-clepu_is quelques pouces jusqu'à plusieurs cen
taines de pieds-il y a un type commun qui consiste en gros massifs cle forme 
irrégulière que l'on a appelé " plashes." 1 Ces splashes ont souYent une 
grande étendue, et il n'est pas rare cle trom·er un bon nombre cle ces zones 
acides très rapprochées les unes des autres, ce qui porte à croire que ce qui 
faisait autrefois partie d'une seule et même masse a été séparé par cles 
mou1ements postérieurs de la roche encaissante en rnm;sifs plus ou moins 
élongés. Ce zones pegmatitiques con. istent quelquefois en feldspath et 
quartz clans des proportions variées et quelquefois en quartz presque pur 
awc quelque cristaux cle feldspath di érninés au travers. Il n'y a ordi
nairement pas cle mica, bien que l'on y rencontre des agrégats cle biotite 
et de muscovite. On trouve des clheloppements consiclérables de f'ernblables 
gîtes cle pegmatite clans les cantons de Portland, Bedford et Lm1ghborough, 
lesquels ont été assez consic1érablcmcnt exploités pour le feldspath. Dans 
le premier de ce canton._, la mine Border, concession XII, lot G, a été ou~ 
1erte il y a quelques années par la Pe1m,.yha11ia Feldspath Company qui a 
potrn~é les trarnux pendant quelque temps. La même compagnie a égale
ment exploité la mine Freernan, sur le lot 1, concef'sion XII, de rantons 
cle Portland et Loughborough, près (lu lac l"ourtccn T~larnl et la mine 
\\"all:er . ~nr le lot 2, conce~sion X, rle Portland. 

l En Allemand : " Flammen." 



Le feldspath à tou ce. endroits, est un minéral rosé consi t.ant princi
palement en orthose avec mélange local de plagioclase et microcline. On 
y trou,·c du quartz en veinules et parCois en grands massif ; il y a aus i 
un peu de biotite. Les clykes peuvent être suivies ur des distances consi
dérable et atteignent lIDe largeur d'tme cinquantaine de piecl . La mine 
Richardson, ur le lot 1, concession II, de Bedford, est en actinté depuis 
1900 et est . ituée ur cleux bandes de feld path, dont l'une a 150 pied et 
l'autre 60 pieds c1e large, et les c1cux sont séparée par une bande étroite de 
quartz massif. La lonaueur du gisement e t d'environ 300 pieds. Le felcl -
path est de couleur rouge· clair, est mas ·if et a un bon clivage. X ous don
nons ci-dessou le analyse 1 du feldspath : le No 1 a été anal}'sé à Kingston 
et le Jo 2 par le Dr H. Rie, c1e l'université de Cornell. ~bn i qu'on pourra 
le voir, la couleur rouge du minéral n'est pas dûc à sa teneur en fer mais 
est une coloration naturelle. • 

Silice. Alumine. Proto-
PotassP. Sonde Uhaux. Magné- Perte xyde dt-

fer. aie. au feu. Total. 
SiO~ Al~ Oa Fe2 Oa K20 Na20 Cao ~l gO 

-- - -- --- --- ---
No. l 66.23 J8 .7i trace 12.09 3 .11 0.31 nr ant néant. 100.31 
No 2 ().).40 18.80 .. 13.90 l.95 néant .. 0.60 100.ü5 

-

Sur le lot 3, concesf;ion III de Becliorcl, un autre gisement de felds
path i:;emblable a été attaqué dans la mine Harri ou J enkins et l'on a ex
trait une quantité con idérable de minéral Yers 1902. Toute ces pegma
tites sont renfermées clans le gneis rouge, et les clykes ont une c1iredion 
parallèle à l'allure du gneiss. 

Dans le terrain micacé cle Québec, l'existence de pegmatite la plus re
marquable est à la mine VilleneuYe, lot 31, rang I, du canton de Yille
ncuYe. A cet endroit, on trouve plusieur dykes parallèles de pegmatite 
intercalés en concorclance clans le gneiss rol1gc dont le plus important a une 
largeur <l'enYiron J 50 pieds, et c'eRt sm celui-ci qu'est située la mine de 
mica YilleneuYc. I ci le feld spath consif:te principalement en albite et mi
croclinc i:;e <lheloppant simultanément en ><cnR parallèle: il est très pur et 
cle couleur blanche. On en trouvera un e description plu.' détaillée clans le 
notei:; sur la mine Yillcncme, page 196. Le felcli:;path est cle qualité nai
rnen t supér ieure et $e vend très cher (environ $20.00 la tonne) pour êtr 
employé clans la dentisterie. Le gneiss qui borde les clykes contient beau
coup de grenat et plu de mica que l°on Cll trOU\"C habituellement clans la 
rorhe. On tronre des gîtes cle pegmatite Remblables, clam le Yoisilrnge cln 
lac Blue Sea, mais ilR n ·ont pas enrore été exploitéR. I ci la roche ef;t plutôt 
cln type granite graphique ct contient 1rne moyenne d'irnpuretéi:; osci ll ant 
cntrP 20 et ;)() pour cent, prinèipalernent du qnartz . Tl y a awsi cles gi~e

ment~ de pqrrnatik en <liYers autres endroits de la région clu mica, et quel
qne~-1111~ ont été m1trefoi~ exploitées pour le mica qnïls contiennent. 

l Yoir Je Rap. Ont. Bur. ::.\fint's, 1900, p. 26. 
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Dan le canton de Bathurst, les veines de prgmatite sont dans la con
ce~ ion IX, lot 19, et e composent en majeure partie de la variété d'albite 
appelée péristérite. Ce minéral appelé vulgairement moonstone a une cer
taine valeur comme pierre précieuse, et a été trouvée également à la mine 
Vii.lleneuve dans Québec. 

ne analyse de la péristérite de Bathur t faite par le Dr Sterry Hunt 
fournit:-

. 
Si li ce. Alumine. Potasse. Soude. Chaux. Magné- Protoxv- Perte 

s ie. <le de fe'r. au feu . T otal. 
Si02 Al2 Oa K2 0 Na2 0 CaO MgO Fe2 Oc 

1 
' ----
1 

ûü.80 21.80 0 .58 7.00 2.52 0 .20 0 .30 O.GO ! 09 .80 
1 

Il y a de bandes de perthite d'origine pegmatitique sur le lot ±, con
cession VI, de North Burgess, et aussi dans le 'oisinage de Perth, auquel 
le minéral doit son nom. 

La perthite con. iste en orthoclase ou microcline dé\'eloppée simultané
ment avec de l'albite, et a quelquefois une certaine n lcur pour le polis
sage, l'ornementation et autre usages. 

Deux analyses 1 de perthite, par le Dr Sterry Hunt ont donné:-

1 Silice. Alumine. 1 Protoxy- Chaux. Magné- Potasse. Sonde Total. 
de dP. fer . sie. 

Si02 
1 

Al2 03 Fe2 03 Cao l\1g0 K20 Na20 H20 
- --------

I. 

1 

tiG .-!-! 1 18.35 1.00 0.6ï 0 .2-! 6.3ï ii . .SG 0.40 99.03 

II. (i(i.50 19.35 
1 

o.:rn 0.2-! 6. 18 :.J.36 0 .-1-! 98 . ï3 

En outre ùe;; gisements remarquables cle pegmatite sus-rne11tio11nés, 
toute la i•égion dn gneiss est traYersée par des petites Yeinules et filons de 
nature plus ou moins pegmatitique. Il eRt ~ noter que l'on trOlwe souYCnt 
ces filons r econpant les pyroxénites et au milieu des gisements de mica. 
Il y a ck~ exemjHes bien Yisibles de ces intrusions clans les exca1·Jtions de l.i 
mine Seybolc1, lot l 8, rang JI, de \Ya.kefîelcl, Qné., où la pyroxénite est 
disloquée par deux étroits filons de pegmatite qui la traYersent precque per
pendic·nlairernent à sa direction et à celle du gneiss. Snr le lot 12a, rang XIII, 
cle Hull, on pel1t Yoir un mag11ifique exemple cle felsite pénétrant la pyroxé
nite dans le. excarntions prat iquées par )DL Wimiing, C'lrnrch & Compa
gnie , la roc·he intn1siYe f:C compose d'une p~tte rnse d'orthose et rnicro
cline finerncnt grenue cla.ns lequel se trouYcnt porphyritiqueme11t L'nrnstrés 
des cri;:;taux clc sphè•ne opaque cl'un brun rouge. On y rencontre rarement 
de::; gra inf; cle quartz et padoi~ 1111 gro,.; imliridn fr]df:path . L'dîcl üe cette 

1 Rap. vnt. Bur. :Jiincs, l !lOO, p. 206. 
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intrusion e t très prononcé. Formant bordure le long de la felsite, le py
roxène e t presque complètement transformé en hornblende Yert bleuâtre 
ou en actinohte, et, disséminés à traver la ma e ro e intrusive, on trouve 
de petits indil"idus pyroxéne_ décomposés. Le différente phase de c1écom
po ition qu'il ont subie sont trè marquées. On >oit côte à côte des cris
taux complètement métamorphisés de couleur bleu foncé et de incli1idu 
1erts dont la partie extérieure est altérée. Les premier représentent peut
être un minéral pyroxénique ayant été attaqué par la roche acide et qui 
aurait subséquemment cri.:tallisé de nou1eau · tancli que les autres consis
tent en petits fragments qui ont été capté et seulement partiellement atta
qué . Le deux minéraux po sèdent une forme irrégulière, et ne se pré
sentent pas a>ec lme silhouette c1e cri tal bien définie. Le cristaux de 
sphène sont bien formés et atteignent souvent une longueur de -ï". 

On peut 1oir une exi tence à peu prè emblable r,\ la précédente, dans 
les excavation de la mine Walkingford, lot 19, rang VI, de Hull. Il s'est 
produit ici une formation plus importante du minéral hornblende et là où 
elle s'e t produite sur le jointages dans la roche, elle a été en bien de en
droits comprimée en plaques gros ières ayant jusqu'à un pied de largeur, 
dont on peut détacher des fibres et leur donner en frottant, l'apparence de 
fils d'amiante. Nous avons aperçu sur les halc1es, de grand amas de cette 
amiante amphibolique avec des fibres longues de près d'un pied. Ce 
minéral peut probablement être rapporté à l'e pèce by solite, et ré ulte évi
demment de l'action de la pegmatite ur le pyroxène. Aux c1e1u endroits 
précité , on trouve de la molybdénite en petites touffes au point c1e rencon
tre c1e la felsite avec la pyroxé.nite. Ces irruptions qui sont caractéristiques 
d'existences semblable qui se rencontrent dans un certain nombre c1es mines 
de mica du voi inage de Chealsea et Kirk F erry, sur la rivière Gatineau, ne 
e pré entent pas sous forme de dyke et c'est ce qui le di tingue des autres 

pegmatites. Elles semblent résulter plutôt d'un so1ùèvement violent qui au
rait éclaté à travers les parties plus faibles de la croûte terrestre dans le 
mi inage des banùes de pyroxénite et q1ù l'aurait trè érieusement mi e 
en pièces, puis des languettes de roche acide se eraient frayé lm chemin 
en rougeant les matières basiques. On n·a remarqué cle tourmaline en au
cun des endroits où se rencontre ce type de roche, bien que la titanite brune 
ou sphène soit cependant très caractéristique de ces ortes d'existence . 

On peut noter en passant que la sphène est presque toujour pré ente 
comme· minéral accessoire dans le voi inage des gi ements de mica. Quand 
elle n'est pas continue clans la pyroxénite même, on la trouve généralmnent 
clans les portions plus acide des dykes. ordinairement as ociéc au feldspath 
gris, blanc ou brnnâtrc. Il y a des inc1i1iùus qui atteignent quelquefois 
jusqu'à deux pouces ùe longueur dans la direction de l'axe b; ils po èdent 
généralement l'aspect normal c1méiforme qui e t caractéristique de ce mi
nérnl. Ils ~e pré8entent assez souYent aucsi en masses informe et irrégu
lières ( rnir page 298). 

Dans une ancienne carrière de phosphate sur le rang XII, lot 15, de 
II nll, on a aperçu un bon exemple d'une veine de pegmatite recoupant un 
giseml'nt cl'apatitc massiYe; laquelle est un minéral bigarré Yert foncé et brun, 
Il e .. t traYersé par des petites veinules de pegmatite que l'on rconnaît parti-
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culièrement à la quantité de tourmaline qu'elles contiennent, la portion prin
cipale de la veine e composant souvent de chorl noir \Ü'tuellement solide. 
On a remarqué sur le lot lG, rang XI, de Hull, une petite veinule de peg
matite traversant une ma se d'apatite moyennement grenue. A cet en
droi_t, il y a plusieurs Yeines de pegmatite qui traversent la pyrnxénite pres
que perpendiculairement et sont compo ées d'orthoclase rose et microcline 
blanche. Elles ne semblent avoir exercé aucune influence sur l'apatite qui 
leur forme bordure; peut-être étaient-elles trop étroites pour occasionner une 
altération importante quelconque. La veinule sus-mentionnée avait en un 
certain endroit traversé un cristal de phlogopite encastré dans l 'apatite, em
portant avec elle des portions clu mica. Il s'est présenté, au cours de notre 
examen des gisements, beaucoup cl' exemples cle clykes de pyroxénite (avec 
lesquels sont associés des gisements importants de mica) recoupés par des 
veines de pegmatite. Ils ont généralement l'aspect d'étroites Yeimùes Ya
riant en largeur cle un pouce jusqu'à plusieurs pieds. Nous avons lu l'im
pre sion que beaucoup des soi-disant dykes de diorite, diabase et gabbro, i
gnalés par des auteurs précédents comme coupant ou pénétrant les pyroxé
nites, ne sont pas du tout en réalité des dykes. Sur les haldes de presque 
toutes les mines de mica (lesquelles nous avon exanunées avec soin pour 
obtenir cles échantillons de la rnche provenant des excavations-puisque 
celles-ci étaient pour la plupart inaccessibles) nous avons trouvé une quan
ti té cle roche feldspathique brune, contenant plus ou moins soit cle pyro
xène ou cle hornblende. Cette roche possède un grain allant du fin au gro. -
sier et la quantité de minéral basique qu'elle contient est très Yariablc. La 
nature clu felcl path se maintient cependant partout, et il semble très pro
bable qu'une bonne partie de la soi-disant "diorite" et "cliabase" ne soit 
rien autre que des portions acides de pyroxénite tenant des mélanges formés 
soit avec du pyroxène décomposé en hornblende ou du pyroxène normal. 
X ous n'avons pu voir que peu de cas de véritables dykes de cette roche re
coupant les gisements. Dans la plupart des cas où nous avons pu obsener 
sur place de roches de nature diabasique ou dioritique, nous avons eu l'im
pres~ion que ces zones étaient simplement des portions différenciée cle la 
pyroxénite. ~ ous avons constaté que la titanite est généralement présenfo 
dans cette roche et souvent en quantité considérable. Par conséquent, à 
quelques exceptions près, les seuls dykes véritables et incontestables que nous 
avons obsenrés recoupant les gisements de mica se composent de roches 
acide~ ayant habituellement la nature cle pegmatites normales. 

Or, si-comme on le Rupnose-les pegmatites repré. entent une phase 
clïrrnption finale clu gnei. s graniteux qui renferme les pyroxénites, il doit 
s'ensuivre qu , puisque c1e pareilles Yeines de pegmatite traversent les pyro
xéniteR, celles-ci éta ient déjà formées et existaient aYant la sol iclification 
finale clu gneiss. Si l'on aclmet la théorie que les pegmatites appartiennent 
à deux ou plusieurs époqneR géologiques, il va sanR dire que la supposition 
ci-dessus est inutile. Cependant le caractère générnlement uniforme des 
pegmatites que l'on rencontre clans toute la région clu mica ne donnent au
cunement lieu cle suppo~er qu'elles appartiennent à clifîérente,; époques. Elles 
sembleraient résulter au contraire des grandR rnou1·ernents de pli age qui ont 
imprimé aux , oulèrcments gran itique batholi tique~ primitifs lP. caractère 
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feu:illeté qu'il ont aujourd'hui et cle s'être manifesté à traYcrl' le. crernsses 
et fi sures clues à l'action cle ces mom·ernents clans la croûte déjà partielle
ment con. olicléc. . i c'est bieu là l'expli cation de leur origine, ou <1ena 
reconnaître comme il est clit plus haut que le p~\Toxénites exi~taient cléjà 
avant la consolidation finale de ce qui est aujourd'hui Je gnei~R gian i teux 
qui les renferme et ne sont pa., airn:i qu'on l'a uppo é, des clyke;;; de roche 
basique ignée qui e sont infiltrés clans le gneiss à une période quelconque 
po térieure à l'altération par plissement de celui-ci clu granite normal. C'ela 
nous induirait à atti:ibuer un moclc d'origine emblable aux pyroxéniteR des 
terrains micacés de Québec - Ontario, ainsi qu'il a -été proposé par _\.cl:i.rn · 
et Barlow pour les amphibolites et roche. alliée de l'étendue Haliburton 
Bancroft, c'est~à-dire quïls les font déri"rnr des calcaires par métamorphi me, 
par suite de Yastes intrusion batholitiques cle granite qui ont, clans certain· 
cas, complètement engouffré de grandes agglomérations de sédiment et les 
ont tran formés entièrement en hornblende foncée ou roche pyroxénique. 

LES CALCAIRES CRI TALLIXS. 

La classification r0nvenable de ce types cle roche clans la érie de- cris
tallines avec lesquelles elle,; apparais ent associées a été l'objet de beaucoup 
de controYer e clepui que ::'IL A. :;i1urray et Sir William Logan ont com
mencé à les étudier Yers 1850. On croyait alors que ces roches formaient 
avec les gnei s une série alternante de dépôts sédimentaires qui, cleplU' ont 
été fortement affectée par le métamorphisme. O'est~à-clire que ce que l'on 
a appelé alors le système laurentien se compo ait de plusieur milliers cle 
pieds clc roches sédimentaires altérées, con tituant quatre, et peut-être cinq 
horizons distincts de dépôts calcaire!', éparés par plu ieurs mille pieds de 
gneiss Touge à orthocla e. Toutes ces roches plus récentes étaient censées 
reposées sur Je fondement primitif de la couche terrestre, auquel on a donné 
le nom de gneiss fondamental. La déco1werte en 1853 clans un calcaire 
cristallin de X orth BurgeRR. du célèbre Eozoon Canaclen~e, lequel a été long
temps conRicléré par des géologues éminents tel que Lyell, J,ogan et Dawson 
comme étant indi entablement d'origine organique a contribué à renforcer 
considérablement la théorie de l'origine édimentaire cle toute la éric lau
rentie1mc des gneiss et calcaire . En 1 66, Yennor a introduit un sy;:lème 
classifiant les ancienne8 cristallines en trois groupes. Dan' le premier étaient 
placée une couche de gnei~s Fyénitique et granitique rouge, en partie non 
feuilleté ,que l'on comiclérait comme baFe cle la série. Yenait ensuite au
clessn~. un gneiss gr is et rose pas;:;ant au mica-schiste, surmonté par quelque 
centaine;:: rle pieds de calcaire ou flolomie crü:talline. C'e. t clans ce cal raire 
que fut trouré ce que l'on comidérait rommc de l'éozoon. Dans le deuxième 
groupe Yenaicnt les amphibolitcR et pyroxénites awe di>ers schistes cle même 
que de;:; gisement!' de magnétite: et clans le troi:::ième étaient placé. fl'autre 
C'alcaires dolomitique;: cristallins, schiste;:: micacés. qn;ll'tzite. et quelqu e~ con
glornérat::: . I'lus tarcl, on a cornlcnsé ces cli1·ü:ion., et Je~ rorheR appartenant 
à la première forent c·l a~sécs arec le Laurenticn, et Je:-; clcux antres diYi~ions 
:i.rc le Huronien. 

En 1817. Selwyn aflopte une cla. jfication où . eulcment la . érie infé
rieure rle gnei;::s, granite et 8~·én i te ne laissant Yoir aucune trace de . édimen-
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tation fut attribuée au Laurentien alors que le gnei ·s, calcaire, quartzite et 
schi tes composant la série Grenville et Ha tings furent clas és avec le Hu
ronien. 

En 1881, l'on adopta de nouveau le premier système de classification 
et l'on divisa le Lamentien en inférieur, moyen et supéTieur, auquel succé
dait le Huronien sus-jacent. 

En uite, un type cle roche connue sous le nom d'anorthosite qui aYait 
été considéré jusque là comme une série sédimentaire altérée formant le 
terme supérieur clu Laurentien fut reconnu vers cette époque comme ma se 
intrusiYe plus récente que les roches de Grenville aYec lesquelles elle appa
rais ait. Le Laurcntien fut donc ournis à un nolwel arrangement et divisé 
en deux portions: une série inférieme comprenant la division inférieure de 
\Tennor, et une série , upérieure de gneiss et calcaires av€c quartzite qui 
fut incorporée dans les formations de Grenville et Ha tings. Le qualifica
tions GTenville et Hastings servaient à désigner cleux . éries que l'on regar
dait comme dépôt sédimentaire. à différentes phases clc métamorphisme et 
d'âge différent. L'opinion s'est formée cependant et est aujourd'hui géné
ralement adoptée que ces deux séries portant le noms cles comtés où elles 
apparaissent sont cle la même époque et ne représente que cles phases d'alté
ration différentes d\m seul et même ensemble cle dépôts contemporains. La 
série Hastings, moins altérée que la Grenville, a été à diverses époques 
classée aYcc le Huronien lequel fait suite au Laurentien; tandis que les dé
pôts de Grenville cornüstant principalement en , calcai res métamorphisés 
étaient regardés comme faisant partie d'un étage inférieur surmontant le 
gneis, fondamental. 

Sterry Hunt était porté à croire que la série Hastings était de l'époque 
Huronienne, mais qu'elle était di tinctc des dépôts de GrenYille, lesqueli; 
il attribuait encore au Laurenticn. Il a aussi classiAé les anorthosites 
comme sédiment;; altérés, mais leur a donné la qualification j orienne, les 
rapportant ù une formation distincte qui sépare le Laurentien cl'a,-ec le 
Huronien . 

• \. eau c de leur tléYeloppement aYec la érie Hastings clans le comté 
du même nom, on n'a pu qu'avec beaucoup de clifBculté faire remonter les 
calcaires crif'tallins aux strates de Grenville dans le district de Grenville. 
La continuité des bande a été souvent osbtruée par cc qui semblait être de 
grande, ma;:;scs irrupti 1·cs clc granite interrompant ou détournant le cours 
clcs banrlcs. On est arril'é cependant à la conclusion que ce qui a été ap
pelé la série IT a. tinp:s n'est rien autre qu'une phase altérée cle la Greiwille, 
puisque la ll iffércncc pétrographique entre les deux consiste seulement 
clans la proportion de métamorphisme subi. La seule raison que l'on pour
rait alléguer attestant une disrorclance entre les <1eux séries sera it la pré
sence <le couches lol'alc. de cong-Jomérat. 11 est également probable, ccpcn
<lant qnc ecfi rol'lics ;:;ont des conglomérats autocla~tiques, formées par ,;uitc 
de prei:;~io11 ou qu"elles sont d'origine sédimentaire. 

Pom l'e qui concerne certaines étendues de la série clc GrcnYillc clans 
hi proYÎll('C cle Québec tlans laquelle les gîtes de calcaires crü;tallins ~out 
, oment petits et trè::; considérablement altérés, on était autrcfoi:; d'opinion 
que ces roche;; n'étaient pas, après tout, d'origine sédimentaire. Dans la 
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plupaTt c1es cas, toutes traces cle stratification sont c1i8parue et le cou
ches assument . irnplement la po ition inclinée occa ionnée par la pente cles 
strates de gneiss qui le renferment. W. G. Miller 1 émet cette opinion que 
peut-être qeulques-un c1e calcaires cristallins d'Ontario représentent des pro
duits cle clécomposition cle roches ignées, le feldspath 'étant bri é en scapo
lite non permanente qui a donné naissance aux nombreux calcaire dolomi
tique . On ne peut tirer cle l'examen cles calcaire auc1me preuve à l"appui 
cle cette théorie. 1Si elle est vraie, il s'ensuivra que les roche gnei~ iques 
ou granitique passent au calcaire, phénomène que mùle part l'auteur n ";t 
pu con tater et qui n'e t ignalé clans aucun rapport connu sur la région 
en que tion. Bien qu'il n'apparai sent pas clan. la région pécifiquement 
envisagée par ce rapport, le fait signalé par clams et Barlow 2 que l'on a 
remarqué des restes de calcaire bleu archéens non altérés enclavé · clans de 
grandes bancles c1e marbre blanc qui entourent le batholithe granitiques 
des canton c1e Methuen et Cavendish, démontre uffisanm1ent que ces cal
caires cristallins résultent du métamorprisme de contact. Il est évident que 
le calcaire cristallin. peut prendre nais ance cle cli.fférentes manières, et ce
pendant la ressemblance frappante qui caractéTi e toute la érie des calcaires 
cle Grenville semblerait indiquer partout un mode d'origine semblable. 

En parlant de ressemblance frappante entre les calcaire des divers en
droits nous voulons dire que ces roches décèlent des particularités emblables, 
et non pas qu il ont absolument la même nature. Bien que ce soit presque 
toujours de véritables calcaires, on remarque que ces roches sont par places, 
dolomitiques et passent parfois à cle véritables dolomie . Cette variation 
semblerait en certains cas n'être pas étrangère à l'existence dans leur voisi
nage de roche pyroxénitiques basiques. De même, la quantité de grains cll'l 
divers . ilicates répandus ça et là est .très variable, et quelquefois le calcaire 
prencl une couleur foncée qui est dûe à la pré ence c1e nombreux petits cris
taux cle phlogopite, c1iopsicle, graphite, etc. Dans d'autres cas, il y a absence 
totale de silicates étrangers et la roche présente l'a pect d"un marbre pur. 
Le grain clu calcaire est également variable allant de celui du marbre véri
table à celui d'un agrégat grossièrement cri taUin composé d'individus ayant 
jusqu'à un pouce de diamètre. La proportion de minéraux acce oires pré
sent. dans la roche emblc dépendre directement de sa distance des types 
g-neisseu:s: ou basiques, le nombre de silicates augmentant suivant qu'elle se 
rapproche clu contact. 

Il y a cléjà élé queRtion cle la pré ence de gnei associés avec les cal
caire . et il a été démontré que ceux-ci sont de deux orte : les véritable 
intrusiYes qui font partie clcs batholites qui ont pénétré les calcaires et sont 
deYcnues clans la suite feuilletées, et les gnei,s sédimentaires repré entant 
c1es bandes sa.bleu e ou argileu es entre tratifiées aYec le calcaire. C-elles-ci 
semblent ré ulter du dégagement cle la matière charbonneu e pré ente dans 
les calcaires· laquelle 8e clépose de nouYeau clam; la portion plu argilacée 
repré entée maintenant par les gnei,.;s. LeR arnphibolite8 . ont un antre t:nJe 
clc roche frèR prononc·é qnl' l"on troure parfois a~sociéc a\·ec Je ·alcairc. 

J Huitièm Happort. Ont .. Bur .. ~[ines . lS!l!l. p. 225. 
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Elles ne se pré entent pas clans la reg10n du mica aussi abondamment que 
clans le territoire plus à l'ouest; elle emblent être représentées par cer
taines des pyroxénites si profusément développées clans cette première région. 
Bien que d'une nature tant soit peu variable les amphibolites sont ordi
nairement de couleur foncée et de compo ition éminemment basique. E lles 
se composent habituellement de hornblende et feld path avec quartz comme 
élément secondaire; la hornblende est quelquefois partiellement remplacée 
par la biotite et la pyroxène, et clans ce cas la roche se rapproche de la pyro
xénite. L'on a divisé ces roches en deux variétés distinctes : l'une est ap
pelée "feather amphibolite" et l'autre, possédant un caractère plus granu
leux a reçu par conséquent la qualification "cl'amphibolite granuleuse." Adams 
et Barlow 1 attribuent à ces roches deux modes d'origine distincts. Les 
amphibolites granuleuse sont cen é représenter des intrusives ignées alté
rées; tandis que les feather amphibolite ont supposées être des sédiments 
altéré représentant des bandes sili ceuses ou dolomitiques clans le calcaire 
primitif. Au sujet de ces roche. , les auteurs précités donnent les détails 
suivant : 

"Toute. les phase rlu passage cle l'un à l'autre (calcaire à arnphibo
lite) ont été ob. ervée . L'on a également prouvé que, en d'autres endroits, 
il s'est produit des amphibolites dans itne large mesure par la décomposition 
des calcaires résultant de l'action métamorphique des batholithes graniteitx. 
On remarque que, ous l'effet d'un métamorphi me inten e, bon nombre de 
type de roches d'origine et de nature très différente donnent des produits 
de décomposition d'un type convergent appartenant à la classe des amphibo
lites, et se ressemblant si étroitement qiw dans b,ien des cas il est impossible 
de les distinguer l'un de l' aidre. Cependant les roches sont si complète
ment cristallisée clc nouveau que même l'examen au microscope ne décèle 
aucune preuve de leur nature primitive." Les "roches acides rougeâtres" 
dont parlent ces auteurs,1 sembleraient être identiques aux types brunâtres 
et rougeâtres si souvent obsenés par l'auteur , ur les ha.Ides des mines de 
mica et aus i in situ dans les mêmes mines; elles consistent principalement 
en feldspath brun avec soit pyroxène ou hornblende accompagnée de titanitc 
à titre acce soire. Les relations de ces amphibolites avec les pyroxénites de 
la région micacée seront étudiées plus loin sous leurs titres respectifs. 

On calcule que la série de Grenville consiste pour plus de la moitié de 
son épai eur en calcaire pur, et l'on considère qu'elle représente de beau
coup le développement le plus puissant de calcaire précambrien de toute 
l'Amérique du Nord. 

On a remarqué une existence insolite de calcaire cristallin cle couleur 
bleue à la mine ilver Qrueen, lot 13, concession V de North Burgess, Ont. 
L'affleurement e t à une centaine de piecls de distance du gisement de mica, 
à la ba e de l'éléYation ur laquelle sont situées les excavations. Ce calcaire, 
qui cri tallise un peu plus grossièrement qu'à l'ordinaire, est de couleur 
nettement bleue, et est principalement remarquable pour la quantité de gaz 
hydrogène . ulphuré qu'il contient. Il suffit cle l'émietter dans la main pour 

1 Loc. cit. , p. 23. 
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libérer des quantités appréciables de ce gaz, et avec un coup ùe marteau, ·on 
constate encore plus facilement sa présence. On trom·e au si clans cette 
roche des petite paillette de graphite et de menu cristaux de pyrites, 
Une petite ouverture pratiquée clans le calcaire à eJlYiron 230 pieds de ex
ca,·ations de mica décèle une roche un peu moins grossièrement cri tallinc 
d'une nuance verdâtre, contenant des quantités considérables de >:i li ce, prin
cipalement phlogopite, diopsicle et wollastonite, puis, de pyrites, rnarca ·ite, 
pyrrhotine et graphite. 

l\Iiller 1 donne une liste des diYers minéraux acces oires que l'on a 
trouvés dans les calcaire cri tallins, de même que Aclam et Barlow, à la 
page 198 de leur rapport Parmi ce minéraux le · plus communs ont : 
apatite, biotite, grenat, magnétite, phlogopite, pyrite, pyrrhotine et capolitc 
et le nombre total cle Yariétés trouvées e chiffre à 42, c'e tà-c1ire quatre de 
moins que le nombre total ignalé par terry Hunt pour les calcaires de 
toute l' .Amérique du Nord. On tromera cl es description détaillée de ces 
minéraux, spécifiant les endroits où on les a trouvés aux page 198-216 du 
rapport précité. 

ne particularité curieru e et plutôt embarrassante au sujet des cal
caires est la pré:ence de fragments et nodules de minéral impure qu'on y 
trouYe, lesquel consistent généralement en amphibolite ou autre roche em
blable et, bien que parfois anguleux, ont plus souvent arrondis. Quand il 

,. se présente en assez grande quantité le calcaire apparaît sou forme de 
conglomérat ordinaire. On suppose que ces nodule ont de portion de 
bandes impures faisant primiti,·ement partie de la roche et s'étant déta
chés par suite de mouYements subséquent et même arroncb de telle façon 
quïl cleYient impos ible cle les distinguer d'avec des fragments u ' par 
l'eau. C'est l'existence de ces conglomérats apparents qui ont autrefois 
donné lieu à la théorie que les calcail'es cle districts de Grenville et de 
Hasting représentaient des étages différents. On tromcra une excellente 
photographie d\m semblable conglomérat de calcaire dans la partie J du 
rapport annuel de la Corn . Géol. Can., Yol. XIII, 1901. Le· quelque dif
férences, quant à leur nahuc et au mode de gisement des calcaire cri tal
lins, causéeR en partie par le degré d'altération quïl ont subi, ont au si 
dmmé lieu à une théorie impliquant quïls ont été déposés directement sous 
>:olution clc la même manière que la gang-ue clans leR Yeine minéraleR. Cette 
opinion n·a paR beaucoup d'aclhérentR à l'heure actuelle, et les ob. enation 
qu·on a faites Ront cle nature non pas à l'appuyer mais plutôt à la réfuter. 
Un examen Rur le terrain des ch-vers calcaires donne peu cl information quant 
à la quantité de magnésie préRente et n'indique guère jusqu'à quel point ils 
sont Yéritahlerncnt calcaires ou dolomies. Tl y a peu de différence clans 
l 'aRpect cle la roche, Ruirnnt qu'elle contient plus ou moinR de magnéje, et 
la clolomic remplace la calci te sam modifier la structure, les rr:inéraux étant 
isomorphes. Il est démontré par les analyses, cependant, que les calcaires 

1 Loc. cit., p. 21 
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de fait, varient consiùérablement quant à leur véritable compo ition, et nous 
donnons cidessous quelques exemples type , extraits <lu rapport de M. Miller: 

Carbonate de chaux ... ...... .. ... .. .. ...... ............................ .. 
Carbonate de magnésie .. .. . . .. ........... .... ......... ........... .. ...... . 
Peroxyde de fer....... ... ...... .. .... ....... .. . • .•. ... .... ... .. ............. 
Insoluble ... ......... ...... ...... ... ...... ..... ...... , ....... ... ............. .. .. . 

Total .. ... . ................... .. ..... ......... :: ... ..... ...... ... ... ..... . 

1 

55.79 
37.11 
traces 

7.10 

100.00 

2 

53.90 
45.90 

99. 0 

( 1) Dolomie blanche grossièrement cristallisée provenant du lot 4, 
conce sion X de Loughborough, Ont. Lai se après dissolution un résidu de 
quartz et serpentine, et contient des traces cl oxyde de fer et phosphate. 

(2) Marbre blanc finement grenu, provenant du lac :M:azinaïve, Ont. 

1 2 3 4 5 

Insoluble .. .. ........... ........ ... .. .. .... .. 2.92 
Silice ... .... ··· ·· ············ ················ 3 24 1.50 5.40 1.18 
Protoxyde de fer ..... . ..... . ....... ...... 0.56 1.14 0 .n 0.72 0.41 
Alumine ........................... ... ... ... trace 0 82 0·53 0.68 0.62 
Chaux ..... ... ....... ..... .... ... ··· ········· 50.12 44.52 49.68 25.02 48.54 
Magnésie .... .. ........... .................. 3.66 8.00 4.27 23.49 5.27 
Trioxyde de soufre ............ , .. .... .. 0.20 006 0.14 
Bioxyde de carbone .. . .................. 42.92 40.62 43.38 .,15.44 43.44 

Tot<tl ....... ........... ... .... ..... 100.18 08.64 99.83 100.ï5 99.70 

(1) Calcaire cristallin blanc provenant du Yoisinage de Bedford Station. 
(2) Provenant de fours à chaux près de P arham Statlon. 
( 3) De la carrière de Reynold, · au sud de Y erona. 
( 4) De la carrière de Goodbury, Verona. 
( 5) D'un endroit situé à deux mille au nord de la carrière de Good

bury, Verona . 
. Dans la série Ha tings les analyses suivantes sont typiques :-

l 2 3 1 4 

······· 2 .. )-t ] .14 
1 

... ...... 
1.37 ...... . .... ..... 2.70 

} 0.82 ~ 034 0 56 ]. 71 
) trace ).()4 

Insolu l.J le ...... ............. ......... ............ .. 
Silice .. .................... ...... ....... ...... ..... ... 

1 Protoxyde de fer ......................... . ...... . 
Alumine ..................................... ... .... 1 
Chaux ......... ... ... .... . . . ....... ............... .. :JO.JO ."i3.(i4 47.40 48.28 
l\Ia)!nésie ......... ....... ......... .. ... ................. .. . 3.88 0.99 6.82 4.3.5 

0.10 0.34 0. 18 0.3-! 
40.32 42, \J2 -13.nl 42.üO 

Trioxycle de soufre ........ .. ................... .. 
Bi-oxyde de carbone ........ .. ..... ... ....... . 

'l'otal ...... ... ..... .. ....... .. ............ .. 99.:)fl 100.77 J00.00 10 1.H2 

( 1) De la carrière clc marbre près de :Madoc 
(2) De la carrière RlliR, Rur le chemin clc fer Bay of Quinte, au sud 

d' .\.ctinoli te. 
(3) De la carri<'.·re de H arrison, Actinolite. 
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( 4) De la carrière Limekiln, rivière York, près des rapides Foster, 
canton de Carlow. 

Dans le comté de Lanark, il y a de grandes étendues de calcaire dont 
voici des analyses typiques :-

1 

Insoluble .•.....•......... ... .. .... .. ... ... .. ... ...... 1.32· 
Sili ce .............. ............ .. .......... .. .. ... .. . 
P rotox yde de fer .... .. ...... ...... .. ... .. ...... .. . 
Alum ine ..... .. ........ ...... ... ..... ... ...... ..... . . 0.49 } 
Chaux ....... ..... ....... ....... ....... ..... .. .. ..... . 50. 0 
Magnésie ........ ... .... ....... ..... . .. ... . .. ... ... . .. 3.33 
Bixoxyde de carbone ....... ... ...... ... ........ . .J-3.51 
T1 ioxyùe de soufre ...... . .. ........... .... . ..... . 0.06 

Total. .............. ...... .............. .. .. 99 .51 

(1) Du four de Cameron, Carleton Place. 
(2) Calcaire foncé du village Lanark. 
(3) Calcaire pâle du même endroit. 

2 

1.12 

0.38 
51.20 
2.2 

41.50 
0.32 

99 .80 

( 4) Du lot 2, concession IV, North Burgess. 

3 

3.06 

} 0.46 
49.86 
3.36 

42 .69 
0.28 

99. 1 

1.20 

0.49 
0.9ï 

43. 2 
9.19 

4.J-.00 
O..J-6 

100.13 

Dans le voi inage des pegmatites ou dyke granitiques, que l'on troll\e 
fréquemment recoupant les calcaires, la vésnvianite ou icliocrase il y est au
vent un minéral abondant. Sur plusieurs des iles dans le lac :J'IacGregor, can
ton de Templeton, Qué., ce minéral apparaît sous forme de gro individu net
tement cristallisé dans le calcaire partiellement décomposé, contigu aux in
trusions de granite. Dans un endroit du voi inage, il existe tTès grossièrement 
cristallisé au milieu duquel apparai sent de gros cailloux Yert-pâle d'augite 
qui ont probablement la même origine que la vésuvianite. 

Une particularité marquante des intru ions granitiques clans le calcaire 
est qu'elles renferment ·auvent cles enclaves non cle calcaire mai d'amphi
bolite, ce qui indique encore que les fragments de calcaire captés dans la 
roche intrusiYc, ont été altérés en amphibolites. 

PYRO:S:ÉKITES AVEC LEURS DÉPOTS A SOCIÉS DE PHLOGOPITE 

ET APATITE. 

i l'origine vérita.ble des gnei s et calcaires cristallins dans les terrains 
Hasting , Gremille et autres dans le voisinage a été le sujet de beaucoup 
cle discussions depuis qu'on a commencé à les étudier, celle des soi-di ant 
pyroxénitcs ou roches basiques au milieu desquelles apparaissent le gise
ments commerciaux cle mica clu Canada aura donné lieu encore à plu de 
controYerse. 

La qualificat.ion "pyroxénite " fut donnée d'abord par Sterry Hunt aux 
zones Je roches granuleuses basiques se composant, en majeure partie. de 
pyroxène et feldspath, qui sont apparues clan . tout le sy=-tèrne cle l'ancienne 
ér ie des cristallines. La couleur cle ce. r o<;hcs Yarie clu f!ri s clair, passant 
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par vert grisâtre au vert foncé, et le caractère et 1a texture est très variable 
à différents endroit-. On y voit virtuellement toute le. moc1ifications de
puis la roche trè c1ure et compacte res emblant à la di.a.base jysqu'am:: types 
granuleux grossièrement cristallisé se composant principalement d'individus 
pyroxène atteignant souvent plu ieurs pouces de longueur. La quantité de 
feldspath présente var.ie aussi considérablement, et dans un bon nombre c1es 
dykes, ce minéral e. t presque totalement absent. 

Quant au mot "dyke ", ce terme s'applique strictement parlant à une 
masse de roche ignée qui s'e t infiltrée dans les couches préexistantes; c'est
à-dire quïl est d"origine plus récente que les roches qui le renferment. Or, 
l'origine des gîtes de pyroxénite étant très douteuse, reste à savoir i on 
peut convenablement leur attribuer le nom cle "dyke "i et puis le fait pro
bable que toutes le roches comprises sou le titre compréhensif de pyro
:xéuite dans ce rapport n'ont pas une même origine renc1 cette expression 
encore plus impropre. Etant donné, cependant, la différence que l'on éprou
verait à différencier les liverses pyroxénites, et le fait que la majorité des 
auteur. e sont ervis c1u mot " oykes" clans la description de ces zones ba
siques, nous a\1ons jgué à propos de l'adopter clans le présent rapport. K ous 
reconnais ons tout à fait cependant que le mot. est susceptible d'objections. 
Les pyroxéni t€s aiDRi que nous l 'avons déjà dit atteignent un développement 
considérable au milieu des gneiss, gneiss graniteux et calcaires cristallins 
du système laurentien qui campo ent la surface de la terre au-dessus de 
l'étendue laissée en blanc sur les cartes ci-jointes. Elles se présentent sur
tout en bandes étroites souvent intercalées sous formes de ce que l'on pour
rait appeler des zones de pyroxénites dans les gneiss et les calcaires cristallins. 
C'est-à-dire qu'on remarque un certain nombre de bandes plus ou moin pa
rallèles ià peu de distance les unes des autres séparées par des lisières de 
gnei s ou de calcaire; tandis qu'une fois qu'on a dépassé cette zone il faut 
parcourir une assez grande étendue clc territoire arnnt de rencontrer des 
roche. c1e cette nature. Les dykes vont, en largeur, depuis d'étroites Yeinu
les de quelques pouces de diamètre seulement jusqu'à des masses c1c plusieurs 
pieds d'épaisseur. Il est souvent difficile c1e vérifier la véritable épaisseur 
d'un tel clyke, ià cause c1e la présence fréquente de zones acides au sein c1e 
la masse et aussi de bandes de gneis. souvent fracturées entre les bandes de 
roche pyroxénitiques. On pourrait smwent parcourir une étendue considé
rable dans une direction perpendiculaire à l'orientation générale des dykes et 
trournr que la majemc partie consiste surtout en pyroxénite, aYec ça et là 
c1es existences irrégulières de gneiss pyroxénique. La détermination de !"é
tendue Yéritable d\m dyke dcYient ainsi extrêmemcntf cli fficile, et la ques
tion se pose souvent si. ces bandes font partie d'une seule et même zone ou 
i elles étaient prirnitiYernent cles clykes séparés, qui ont été plu. tard frac

turés par , uitc des mou1ements clc plissage subis par le gneiss encaissant. 
On peut dire d"une manière générale que le caractère cles di 1·crs clykes com
prenant une seule zone de pyroxène est plus ou moins f:ernblablc, bien que 
l'une des particularités remarquables de ces dykcs soit la rnriété clans la 
qualité clu mica qu ils peuYe1it contenir. Lorsque l'on trouYc clans une zone 
un cl:·ke consistant en pyroxénite dnre et compacte. les probabilités sont que 
les autres clykes de la même zone seront aussi de même nature; on peut en 

21 
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dire autant lorsqu'un dyke est granulcm'. et qu'il y a tendance à se former 
des nids. 

Bien que le pyroxénites apparai sent souYent dans des zones semblables, 
les dyke ÎRolés sont loin de faire exception. Et cependant les pyroxénites 
sembleraient aYoir tendance à se développer plutôt localement, les divers 
dykeR étant séparés par d'étrnites bandes de gneiss, alors que les zone ont 
souvent clivi. ées par des strate de plusieurs mille d'étendue. On a allégué 
la pré ence des étroite. bande c1e gneiss à l'appui de la théorie qui faisait des 
pyroxénites des calcaires altéré , ces gneiss étant supposés représenter de 
couches argilacées dans des édiments originaux. Il faudrait une étude 
très détaillée pour déterminer dans chaque cas la nature du gnei s et décider 
si l'on doit clas er telle bande comme sédimentaire ou éruptive. On a eu 
connais ance que d'étroits éperons de gneiss ont pénétré les calcaires à bien 
des endroits, et ce derniers type. sont souvent impos ibles à di tinguer ur 
le terrain d'avec ce qui est considéré comme gnei sédimentaire. On n'y 
arrive pa parfois même au moyen de l'examen chimique et micro copique 
tellement les roche. primitives ont été altérée ; d'ailleurs, un pareil examen 
dans tous les ca douteux entraînerait une immen e omme de travail. On 
peut dire que les pyroxénites apparais ent également dans des zone et comme 
clyke isolés à travers tout le système Laurentien. L'existence des dykes au 
milieu ou près de calcaires cri tallins constitue une particularité remar
quable et qui pourra contribuer peut-être à établir la véritable origine de la 
pyroxénite. Bien que la plupart du temps on trouve le dyke encais és des 
deux côtés par le gneiss, il y a de cas fréquents où les dyke ont oit bordé· 
d\m côté pour le gneiss et de l'autre par le calcaire cristallin ou renfermés 
tout à fait clans le calcaire. L'examen des différente coupe de gisements 
que nous donnons dans les notes sur le mines individuelle fera comprendre 
les divers modes de gisement. 

Pyroxénites renferm és dans le gnei. s. 

Comme on a pu juger par les remarque qui précèdent ur la re sem
blance de ce que l'on croit être les gnei édimentaires et ceux qui out 
Yéritablement ignés, il est souvent très diffi cile de savoir, lorsqu'on trouve 
un dyke de pyroxénite bordé de>: deux côtés par le gneL s si le gneiss repré
sente la Yéri table roche enca issante ou 'il n ·eRt simplement qu'une bande 
de sédiment argilacé altéré, formant primiti1·cment partie d\m dépôt de cal
caire rlont la pyroxénite elle-même e. t un proclui"t rnétasomatique. Cela pré
suppo;.:c évülcmment que le>: p~Toxénite>: Ront d'origine métasomatique, ce 
que nou. étucl ierons plui:: loin. l'nc pareille bande d'argilité altérée ou 
gnciRR Rérli mcntairc peut que1quefoii:; aYoir une épaü:Reur con idérable et pour 
déterminer Ra nature, il fondrait un examen Roigné de , a surface ur une 
certaine clii;;tancc rlani:: une direction perpendiculaire à l'orientation du dyke, 
afin de R ·a~smw i::i oui ou non il exi~te encore le la pyroxénite sur , on côté le 
pluR éloigné. , ·; on cons/a/ai / l'e.ri.~/encl' de celle roche, c!'la pourrai/ servir 
à appuyer la !71Porie que le r1nl'iss renfermant la roche est d'origine sédimen
taire. n·nutre part. qnelle que . oit l'étendue de ce gnei , . ' il est toujours éga-
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lement po sible qu'il représente une bande étroite de véritable gneiss igné~ 
les delL'l.': types étant souvent impossibles à distinguer. Il est bon cle remar
quer que lorsqu'on parle de l'épaisseur cle gneiss et pyroxénite, il est question 
de leur dimension latérale, le plongement de roche osciUant clan la plu
part cles cas, entre 30° et la verticale. 

Par exemple i l'on trouve un dyke cle pyroxénite enclavé dans le gneiss, 
il est indispensable pour déterminer le mode d'origine cle celui-là, de véri
fier autant que possible la nature, soit sédimentaire altérée ou ignée cle ce
lui-ci. 

Avant d'aller plus loin, il serait bon de passer en revue les différentes 
théories qui ont été proposées relativement à l'origine de pyroxénites. D'une 
façon générale on peut les classer sous les trois groupes suivant , et l'on a 
suppo é que le pyroxénites représentaient:-

( 1) Des sédiments altérés, principalement des calcaires argilacés, dont 
la nature actuelle est due au changement métasomatique occasionné par des 
intru ion au se.in de la masse, de gneiss graniteux batholithique du Lau
rentien. 

(2) Des intrusions ou dykes clc roche basique ignée d'origine plus ré
cente que les gneis et calcaires qui les renferment, et existent encore à peu 
près au même état que lorsqu'elle se sont épanchées. 

(3) Des intru ions comme les précédentes qui ont cependant subi un 
degré considérable de métamorphisme, peut-être avec refusion. 

Chacune de ces théories a été appuyée par des géologues éminents et 
cependant la théorie sédimentaire, bien qu'elle ait été passablement ridi cu
li ée clans le passé, a aujourd'hu i beaucoup d'adhérents. Nous nous sommes 
bientôt rendu compte d'après un examen de quelques-uns cles dykes seule
ment que toute tentative pour résoudre le problème de leur origine et de 
celle des gros gisements de mica que souvent il contient, il faudrait beau
coup plus de temps qu'il n'en a été accordé à l'auteur, et plus nous aYons exa
miné d'existences, plm; le problème semblait se compliquer. )four agirons clone 
clans la mesure clu possible, sous le, circonstances, en ignalaut les traits 
principaux que nous aYons notés aux différentes mines que nous avons visi
téeR. et désignant la théorie qui semblera la plus plausible d'après les faits 
en question. Cependant une courte appréciation cles théories alternatives 
précitées ne . era pas , an.· intérêt. Comme on pourra voir tout de suite, en 
adoptant la première théorie, on celle des sédiments altérés, il faut admettre 
que les pyroxénites de même que leurs ai; ociées, supposées gneiss sédirnen
ta in•;:, existaient cléj•à, hien qtùt un état différent, aYant lïntrusion clc la 
masRe principale de gneiss laurcntien qui. les renferme et qui a occa ionné 
leur altération à l'état actuel. Si l'on adopte la deuxième ou troisième 
théorie-impliquant que les pyroxénites sont des intrn>:ions ignée . oit al
térée. ou inaltérées-il s'ensuit nécessairement que ces üykes ont d"origine 
plus rél'ente que le. gneiss et calcaire bien qu'il i;oit clifficile de clirc préci
Rément à quelle époque ils appartiennent. Il eFt nettern.ent établi. cepen
dant, que les pyroxéni te aYee les gisements de mica qui leur sont associés 
exi~hlient cléjà aYaiit la Réclirnentation cles rorhes carnbro->:ilmi eime::: . Celles
ci ne :::ont jamai. recoupées par les pyroxénites et il e:::t démontré par la 
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présence des cristaux érodés de plùogopite que l'on trollYe parîoi encastrés 
dans le calcaire de l'époque Black River (notamment clans le voisinage de 
Lydenhorn, Ont.), que le clykes existaient déjà à ce moment-là. Il se se-

. raient alors formé à une époque entre la con oliclation finale du gneiss Lau
rentien et le commenœment de l'âge Paléozoïque. 

La Théorie Sédimentaire. 

D'après les observation ur le terrain et de nombrnuses analyses chi
miques, Aclam et Barlow· prétendent être arri1és à la conclusion que les am
phiboles et pyroxénites, du moins dans la érie Ha tings, ont inconte;:;table
ment des calcaire altérés et que toutes le tran itions ont été subies depuis 
l~ calcaire normalement cri talli é pas ant par le calcaire scapolito-pyroxé
mque jusqu'à ce qui est aujourd'hui la pyroxénite normale. Les produits 
de décompo ition clu calcaire par l'intervention clu gneiss graniteux ont été 
divisés en cleux classes :-

(1) Altération du calcaire en masses cle roche pyroxemque granu
leuses, contenant habituellement de la capolite, ou en ma ifs d\m agrégat 
finement grenu de paillettes d'un mica brun foncé. 

(2) L'altération excessive du calcaire, le long du contact immédiat en 
gneiss pyroxénique ou amphibolite. A ce propo , non citerons le extraits 
suivants, à l'appui des théories précédentes:-

" Les altérations de la première cla e peuvent être considérée comme 
résultant cles vapeurs d'eau réchauffée qui se dégageaient pendant le refroi
dis ement du magma, c'est-à-dire, comme étant cl' origine pneumatolitiqùe; 
tandis que _les altérations de la deuxième classe sont probablement le ré ul
tat cle l'action plus directe clu magma lui-même en fusion. Les produit cle 
ces deux classes d'altération se ressemblent d'assez prè et naturellement 
passent de l'un à l'autre . . . . Cette roche de pyroxène résultant cle l'altéra
tion du calcaire Tarie souvent considérablement en texture d'un endroit à 
un autre, mais est ordinairement d'un grain moyen et d'une nature granu
leuse . .. . 'On trouve associés avec ce pyroxène: mica noir, hornblende, ca
polite, épidote, grenat, phène, spinel, tourmaline, calcite, apatite puis 
même quartz et feld path à titre acce soire. Il y a clans certain ca de 
menus cristaux de zircon. Certains minéraux métallique , notamment py
rite, molybclénite et pyrrbotine sont assez communs lans ces pyroxénites .... 
Le mica apparaü::sant clans ces roches a été extrait en plu ieur endroit;:; 
clans cette étendue, par exemple, sur le lot 7, conces ion XXII, du canton 
de Carclif, où l'on a obtenu des cristaux de mica ayant une ur.face de cli
vage de 2' - 0" X 2' - 611 d'épaisseur. Lorsque la calcite apparaît clan 
la roche, c'est ordinairement sou;:; forme d'aggrégats trè gro ièrement cri -
tallisés, qui cimentent en nne seule ma e le autre élément constituant 
et au milieu de quels se forment les autres minéraux en cristaux parfaits 
aYec d'excellentes terminaisons. Cette calcite représente de. portions des 
calcaire originaux qui ont snnécu à l'état inaltéré, si ce n ·est quïl · cristal
lisent maintenant plu grossièrement." 
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Parmi les gisements les plus importants de ces pyroxénites dans la 
région décrite, ou cite les suirnntes: lot 3, concession I, de Harcourt; lots 
5 et 6, conces ion II, du même canton; concession XIX, de Tudor; lots 
22-25, concession YI, de Hershel; lots 8 à 1-±, concessions IX et X, de Mon
mouth; lot 22, concession XIII de Stanhope. " Ces roches pyroxéniques 
sont d\me nature identique à celles qui sont si étroitement a~sociécs avec 
les gi ements d'apatite du comté d'Ottawa, Qué., et du district de Perth, 
Ont. Celles du district précédent . . . . ont été reconnirns com11ie résultant 
de l'action zmeumatolytiqirn qui accompagne les intrusions de certaines ro
ches basiques ignées . . .. L'autre produit de l'action pneumatolytique dérivant 
de l 'intrusion granitique précitée est une roche compo ée d'un agrégat de 
petites feuilles d'un mica brun foncé ou noir et est plu rare. La roche .... 
devient graduellement de plus en plus calcaire et finalement pa se au véri
table calcaire. Ces roches de mica contiennent invariablement plus ou 
moins de calcite disséminée dans la masse et cette calcite e di sout sous 
l'influence de l'atmosphère, la surface de la roche se résumant ainsi à une 
masse tendre de petites paillettes de mica noir ." A la suite de la descrip
tion d'existences d'une roche se rapprochant de l'anorthosite, on trouve 
cette remarque: "La question touchant l'origine de ces roches singulières 
con titue un problème que nous ne pouvons pas définitivement résoudre 
d'aprè les connaissances que nous possédons aujourd'hui. Dans Harcourt 
et Dudley, comme il est dit plus haut, leurs rapports avec les calcaires le 
long de contacts avec les granites sont tels qu'il semble à peu près certain 
qu'ellesr é ultent de l'altération de l'ancienne roche. D'autre part, dans le 
cas du gisement de Burton, la roche Re présente clans le gneiss à quelques 
milles du contact le plus rapproché, mais il est cependant très possible 
qu'elle représente également ici la portion d'une bande de calcaire com
plètement altéré, qui s'e t affai sée dans le batholitbe et a été mis en mor
ceaux par le rnournments cle celui-ci. . . . C'est un fait à remarquer que, 
bien que les étendue de calcaire soient nettement pénétrées et brisées par le 
granite, qu'elles soient traversées par de gros dykes de cette roche, et que 
tandis que clans le cas des autres roches dans des conditions semblables, le 
granite est sournnt chargé de petits fragments de la roche envahie, il est 
extrêmement rare que l'on trouve des fragments du calcaire dans le gra
nite. . . . Entre les conce sions IV et X on voit souvent dans le granite 
beaucoup ,d'inclusions d'amphibolite, et à la suite d'une recherche attentive 
on n'y a découvert qu'un seul fragment de calcaire grossièrement cristal
lisé, sur un côté duquel il y aYait une masse cl'amphibolite de couleur claire, 
qui était éYidemrnent un produit de sa décomposition . . . . Encore plus à 
l'e. t, à la suite d'un examen soigné de fragments d'amphi.bolite, on a cons
taté que quelques-uns contenaient du calcaire cristallin en petites couches 
et traînée interstratifiées concordant avec le feuilletage de l'amphibolite et 
ayant subi le contonnemcnt auquel celle-ci aYait été soumise. . . . D'après 
le prenves sw· le terrain il est à pe-ine possible d'arriver à ime autre con
clusion que celle-ci, que ous l' influence des intrusions granit-iques, le calcaire 
a élé, dans les zo nes ayant subi l'action la plus intense, altéré en amphibo
lite. L'amphibolitc, qui est i:;i étroitement associée aYec le calcaire, et qui 
semble cléri\'er clc son altération, si on l'examine au microscope, décèle une 
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variétéé minemment feld pathique. . . . On y trou•e également: pyroxène, 
hornblende, sphène, et scapolite c1e même qu'un ou deux grains de magné
tite et quartz. L'amphibolite a un caractère un peu vaguement rubanné, 
quelques-une de bandes les plus claires étant plus riches en pyroxène, alor 
que le plus foncée ont plus riche en hornblende. La capolite ~e pré
sente seulement dans celles des bandes qui sont riche en pyroxène mai ne 
contiennent pas de hornblende . .. . Le pyroxène est souvent rempli de me
nues taies de hornblende, comme s'il était en train de se transfonner en ce 
dernier minéral.. . . ur le lot 5, concession VI, de Glamorgan, l'amphibo
lite grise consiste en bandes minces plus claires et plus foncées, e bl'isant 
en ma ses ressemblant à de dalles, et e t souvent entre tratifiée avec d"é
troites bandes de calcaire impure. Les bandes de calcaire se confondent 
imperceptiblement avec l'amphibolite, celle-ci étant inconte tablement pro
duite parl 'altérntion du calcaire . .. . Le granite non seiùement pénètTe la for
mation d'amphibolite, mais en emporte c1es ma se par flottaison, lesquelles 
on trouve, bien que moins abondante , à travers pratiquement toute la ma e 
c1u batholithe. Les fragments détachés c1'amphibolite là où il ont com
plètement entourés par le granite, bien que n'étant rien autre que de ma -
ses de calcaire altérées, sont plutôt plus dur et offrent un aspect plus gra
nitiques que la roche qui e t encore entrestrati:fiée avec le calcaire. D'ail
leurs les fragments lai sent voir des gîtes d'épanchement, comme sïl eus
sent été soumis à un nombre de mouvement avant qu'ils ne oient dur
cis . . .. Vue au microscope, la roche, bien que plus ou moin nettement feuil
letée, possède al structure c1e carrelage carnctéristique c1e roche qui ré ultent 
de la récristalli ation occasionnée par les phénomène métamorphiques. 
Elle ne présente aucun signe d'écrasement et ne emble pas aYoir ubi de 
mouvement depui sa récristalli ation . Dan cette existence, par con équent, 
on constate que le calcaire cristallin, sous l'influence de l'intru ion grani
teuse, s'est changée en une amphibolite hornblendo-feldspathique typique, 
pas ant par l'étape intermédiaire d'amphibolite pyrnxéno-scapolito-hornblen
do-felc1spathique (gneiss pyroxeno-scapolitique). X ou donnons ci-aprè de 
analyses de troi pécimen le roche amphibolite, choisi de façon à faire 
Yoir les frois étape de la transformation progre siYe depui le calcaire jus
qu'à l'amphibolite. 

r\ o. No. 2 No 3 

a b 
SiO .... .. .. ...... ........ . ......... .. ...... .......... 32.88 .'i0 .20 50.00 50. 3 
Ti02 ......... ... ... . .. ..... ... . ........ .. .... •..... OA9 O. i'fi 0 .82 1.10 
Al2 0 3 ......... .••...... .... . . ..... .................. 9.0-! 13. 0 l 4 ] . 6-1 
Fe2 Oa ...... ... .. ....... ......... ... . . ... .... . .. .... . 0. i7 1 .18 2.57 2. -! 
FeO ... .. .. ......... ........ ......... ................. 3.88 5 .31 5.'fJl 5.97 
J\1110 ............ .... .............. .... ... ........................ .. ............. .. .. . 0.08 0.10 
Cao .. ..... .... ..... ... ...... ................. ..... .. 30.90 Ji.il 10.65 7 .50 

~;8:::·::::·.:::::::::::::::::'.:::::::: : ::·.:::::: :::::· 6:~5 ~:~o 4.(i3 4.90 
1.18 1. , 3 

Na~o ........................ ..... ................ .... . l.li l . i9 4.4G 4.22 
C02 ..... .. ..... ..... .... ... ....... ... . ... ............. l.J.20 ....... .... . ... . 
Cl ...... .. .. ......... ........ . ........ ..... .. ........ indet. . . ............. . 

0.10 0.11 
0.10 0.03 

S .... . ... ... . ..... ....... ..... . ........ . ... .. .. . .... indet. ............... . Il.OH 0.01 
llz 0 ..................... ........ ......... ····· ..... . 1.08 l.ü6 1.00 1.40 

100.0 100 . 99.97 9\l.48 
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Le No 1 représente la première étape d'altération et la roche contient 
une quantité microscopique cle calcite, pyroxène, hornblende, feldspath, sca
politique et sphène. L'analyse No 1 (a) représente la composition cle l'é
chantillon tel que prélevé, et le No 1 (b) représente, sauf quant à la chaux, 
ce qui a été ajouté au calcaire par le magma granitique dans cette première 
étape d'altération . 

Au No 2 nous avons l'analyse d'une amphibolite représentant une deux
ième étape d'altération clu calcaire, l' échantillon étant pratiquement exempt 
de calcite, et composé cle hornblende, pyroxène, scapolite, feldspath et sphène. 

Au No 3 c'est l'analyse d'une amphibolite typique et la dernière étape 
de la tran formation qui e t repré entée. Tous ce échantillons proviennent 
cle la même série d'affleurements, situés à une distance plus ou moins grande 
du contact intrusif. 

"En comparant ces analyse·, on constate que le granite transfuse dans 
les calcaire de prime abord: silice, alumine, oxydes de fer, magnésie, al
kalis et acide titanique. Au fur et à mesure que l'altération s'effectue, tous 
les éléments con tituants continuent à augmenter en quantité. Mais du
rant ces dernière. étapes l'alumine, les oxydes de fer, et les alkalis augmen
tent dan une proportion relativement plus grande que les autres éléments, 
tandis qu'il ne s'ajoute plus de magnésie ni de chaux, l'acide carbonique 
'étant dégagé en emportant avec lui ce qu'il restait de chaux. Cela re

vient à dire qu'il s'est développé au début, clu pyroxène et un peu de sca
polite dans le calcaire et que plus tarcl, les éléments feldspathiques ont aug
menté en quantité, ce qu'il s'y trou\Tait cle calcite étant disparu en solu
tion . . . . Il semble aussi qu'après le développement d'un certain pourcen
tage de silicates clans le calcaire, durant lequel phénomène l'acide carbonique 
a disparu et la chaux combinée avec celui-ci a servi à la production cle nou
vea~~ minéraux, il ne s'est plus ajouté de chaux. Dans les premières étapes, 
les eaux qui se dégagent du granite ayant effectué la transfusion de la ma
tière dans le calcaire ont cli paru avec C0 2 en solution. Durant les der
nières étape cle l'altération, cependant, ces eaux tout en cont inuant de dé
po er des silicate. dan ' le calcaire, créaient de la place pour ceux-ci en fai
sant disparaître le carbonate de chaux par solution. 

Le remarques précédentes que nous extrayons cles différelltcs parties ùu 
rapport, suffiront à démontrer que, de l'avis des auteurs de l'ouHage en 
question, il n y a aucun cloute que beaucoup des amphibolites et pyroxénites 
des terrains Bancroft et Haliburton représentent cles calcaires sédimentaires 
altérées. Il faut remarquer cependant, que l'on n'oublie pas de mentionner 
la théorie que les pyroxénites contenant du mica et de l'apatite clans les ré
gions micacés de Québec et cl'Ontario ont un mode d'origine différent de 
celui des roches décrites, étant des intrusions ba iques ignées, dont la te
neur en mica et apatite s'explique par des émanati oM pnenrnatolitique~ 
subséquentes. 

Cependant ils signalent bien le fait quïl ex iste clef: giRement~ cle mica 
et apatite dans les pyroxénitei:; <le l'étendue d'lialibmton et quïl" ont jus
qu'à un certain point été exploitéR. :Jfaig l'autem, n'ayant pai:; Yisilé eeR der
nier endroitf:, ne peut rien clire ùe la res. emblan cc ou cle la cli~~emblancc 
cle ces ùeux groupes cle roches. 
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A. Osann 1 qui en 1899, a :fait un examen géologique d'une portion du 
terrain micacé de Québec, particulièrement de l'étendue q11Î borde la riYière 
Lièvre, a décou rert qu'il s'y trouYait deux type' de gneiss, dont l'un qu ïl 
était porté ,à considérer comme sédimentaire et l'autre comme plutonique. 

Quant aux pyroxénites il inclinait à les regarder comme étant de deux 
types : (1) roches d'intru ion d'origine plutonique, appartenant à la famille 
des diorites et syénites ba iques et (2), "gabbros altérés et remplissage de 
veines accompagnant la formation de l'apatite." Il est donc di posé à at
tribuer aux p)Toxénites une origine véritablement ignée, et le gi ements de 
mica et apatite qui les accompagne, à une formation secondaire le long des 
crevas e et fissures formées dans la roche de dyke. Il fait à ce propos la 
remarque suivante : "Toutes ces singularité et la res emblance quant au 
contenu minéral de tous ces gisements l'apabte qui me ont connues dans la 
province de Québec, me portent à croire qu'ils ont une origine ·commune et 
sont de date plus récente que les gnei s associés." 

Sterry Hunt 2 en parlant des gisements d'apatite des roche laurentiennes, 
les qualifie de " couches irrégulières orientées dan le en de la tratification 
et compo ées de phosphate de chaux cristallin pre que pur " et aus i de 
"couches parallèles entrestratifiées avec le gneiss.'' 

Plus tard,3 il considère le gisements comme étant de deux orte et 
fait remarquer q'uils sont en partie encastré ou entre trntifiés dan la roche 
pyroxénique de la région et en partie de véritables filons d'origine posté
rieure. "Il considérait les gi ements stratifié concordant a\'ec l'allure et 
le plongement des roches laurcntiennes comme "de véritables couche dépo
sées en même temps que les roches encais antes. Les filons au contraire, 
recoupent toute ces strates, sauf quelques cas rares où l'on constate que ce 
qui, d'après leur structure et composition paraît être des filons, coïncident 
en direction et plongement avec les strates encais antes." 

En 1885 il ajoute 4 : " .••••• démontre que le pho phate de chaux cris
tallin ou apatitc fait partie d'énormes veines qui traver ent l'ancien gneiss 
de la région . . . . . . Toutes ces veines décèlent une structure rubannée, res
semblant à ·elle du gneiss, auquel elles sont éviüemment postérieures et 
dont elles contiennent som·ent quelques fragments." 

H. G. Yennor,5 clans sa description des mine d'apatite fait cette décla
ration plutôt osée que "il n'y a pas de moindre doute que ces gisements 
d'apatite sont d'une nature relativement superficielle," pui il en parle plus 
loin comme étant des "gi ements stratifiés ramenés à la surface par des on
dulations supeTfi ·ielles de strates." 11 est évident que cette opinion est abso
lnment contraire aux faits réels, puisque 1 on pouvait encore apercevoir des 
gîkR de phosprate lorsque les mine · High Rock, North tar, Emerald, etc., 
sur la ri 1·ière ·Lièl'l'e, furent abandonnées, et quelques-uns des puits attei
gnaient jusqu'au delà de 800 pied de profondeur. 

1 Corn., Géol., Can., Rap., Ann., Partie O. Vol. XII, 1902. 
2 Corn., Géol.. Can., Hap., Trav., 1868-G. 
a Trans., Amer., J nst., :\Jin., Engin., 1884. 
4 Trans .. Amer .. Inst., :\Iin., Engin., 18 5. 
~ RPp. Prog. Gt>ol. Sun•., Can .. 187-l-5. p. 108. et eq. 
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J. W. Dawson 1 entretient la même opm10n que Sterry Hunt, et ajoute 
"qu'il semble au si que les principales couches soient limitées à certains ho
rizons dans la partie supérieure du bas Lauren tien . . . . bien que certains 
gi ements moins importants apparaissent dans des parties plus basses." Il 
inclinait à regarder les gisements d'apatite "comme une formation secon
daire, subordonnée à la dépo ition primitive d'apatite dans la série qui doit 
appartenir à l'époque où les gneiss et calcaires furent déposés comme sédi
ments et accum1ùations organiques. 

H arrington 2 considérait les pyroxénites comme strates al térées conte
nant primitivement du phosphate de chaux, et les veines d'apatite comme 
étant de formation subséquente, faisant dériver des pyrnxénites leur contenu 
minéral. 

J. F. Torrence 3 était d'avis que les gisements cl'apatite étaient des é
grégations irrégulières provenant de la roche encaissante laquelle contient 
des imprégnations zonales d'apatite. 

W. B. Dawkins 4 envisageait l'apatite comme apparaissant dans cl s 
veines clans des schistes massifs stratifiés, les veines et schistes ayant obtenu 
leur teneur minérale " d'une source profonde commune d'action hyclrother
mique." 

G. H. Kin.ahan 5 appuyait en partie la théorie de Adams et Barlow et 
con idérait les apatites et peut-être les pyroxénites comme d'anciens cal caires 
ou roches de cette famille, qui ont été altérés à la suite de paramorphose. 

G. M. Dawson 6 regardait l'apatite stratifiée comme étant d'origine orp;a·· 
nique et les gneiss, etc., qui les renferment comme écliments altérés-les 
veines cl'apatite étant le résultat d'un phénomène de ségrégation. Cette opi
nion fut aussi celle de J. F. Fielding 7 alors que R. Bell 8 est plutôt porté 
à croire que l'apatite tire son origine de la pyroxénite qui est peut-être une 
intrusion ignée. 

E. Coste 9 envisageait l'apatite comme étant d'origine éruptiYe, et ayant 
quelque rapport avec des roches ignées, tantôt pyroxénite, tantôt pegmatite, 
syénite micacée ou syénite pyroxénique qui coupent la série archéenne. Il 
attribue également une origine semblable à un bon nombre de gisements de 
minerai de fer de la même région et arrive à la conclusion que " les mine
rais de fer et phosphates que l'on trouve dans nos rnches archéennes résul
tent d'émanations accompagnant ou suivant immédiatement les intru>:ions 
à traYers ces roches d'un bon nombre de différentes espèces cle roches ignées, 
qui correspondent sans cloute aux roches Yolcaniquc cl'aujourcl'hui. Ces 
gi ements sont donc d'origine proonde et, par conséquent, les craintes éprou
Yées principalement par nos exploitants de mines de phosphate, à l'effet que 
ces gisements ne eraient que des nicls superficiels, ne sont pas sérieusement 
moti>ée ." 

1 Quart., Journ., Geol., Soc., 32, 1876. 
2 Com. Géol. Can., Rap. Trav. 1877-8. 
3 Com. Géol. Can. , Rap. Trav. 18 2-4. 
4 Trans. :\fan chester Gcol. Soc., 18, J 8fl5. 
5 Tran . :\Ianchest <.> r Geol. Soc., 18, 1 85. 
6 Trans. Ottawa Field Club, 1884. 
7 Eng-. and i\Iin . Journal, 1886. 
s Ibid. 
9 Rap. Ann. Com., Géol., Can., Yol. III, 1887-8. 
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R. A. Penrose 1 considère les bande parallèle que l"on remarque par
fois dans quelques-unes des pyroxénites, comme probablement des plan de 
jointage, et fait allusion à l'ab ence fréquente de tout contact immédiat 
entre le gneiss et la pyroxénite, la zone de bordure étant une transition gra
duelle de l'un à l'autre avec formation d'un gnei pyroxemque. 

A. R. •Selwyn 2 trouve qu'il n'y a pas de preuve à l'appui de l'origine 
organique de l'apatite ou de l'origine sédimentaire des pyroxénites et re
garde celles-ci comme des éruption ba iques de l'ère Archéen. 

W. Davidson 3 était d'avi que les gisements de phosphate denient leur 
origine à des lits dans une mer du Laurentien, et attribuait leur état actuel 
à un phénomène de métamorphisme sub équent, le gneiss encaiscant étant 
de semblable origine. 

R. W. Ens 4 arrive à la conclusion que les gisements de mica et d'apa
tite so?t étroitement relié à de dykes ba ique d'origine ignée q-ü sont 
monté le long de plan de stratification du gneiss, bien que parfois ils cou
pent aussi cette roche en travers. Les vapeur contenant l'acide pho phoc 
rique, etc., auraient tendance ·à suivre le contact cle dykes avec le gneis et. 
comme résultat de l'action chimique ur la partie calcaire de celui-ci, il sc 
serait formé du carbonate de chaux. Il semble qu'il veuille par là expliquer 
la catégorie d'existences appelées "gisements de contact" par oppo ition aux 
"gisements en poche ." Il insi te également ur le fait que le oi-cli ant 
dykes coupent le gneiss à des angle différents, et sur le contournement fré
quent clu f€uilletage dans leur voi. inage.5 

Pour ce qui concerne plus particulièrement les gisement de mica a. -
socié avec les pyroxénites, il cite quatre modes de gisement distinctsG :

( 1) Dan. la roche pyroxénite, prè du contact avec le gnei s. 
(2) Sur les fissure. clans la masse du dyke de pyroxène. 
(3) Le long des contacts cle dykes plus récent de pegmatite ou dia

ba e, recoupant la pyroxénite. 
(-±) Dans les dyke;:; de pyroxénite coupant le calcaire cri tallin et qui 

ont été pénétrés par cles pegmatite plus récente ou des clykes cle diabase. 
~ ous aYons déjà donné au long des opinions cle F . Adams et A. Bar

low 7 au ujet de certaines roches de l'étendue contigue à la région de mica
phosphate clu côté ouest, et que l 'on peut regarder comme t}'pe allié des 
Yéritables p:\Toxénites. C'es auteurs envisagent les pyroxénites de l'étendue 
Haliburton-Bancroft comme repré entant de calcaires altérés, et leur con
tenu crapatite et de mica comme ayant été formé durant le phénomène du 
métamorphiP.me. Les p~·roxénite de la région micacée n'ont pas été exa
minées en détail mai. , ont reconnues comme étant d"tme nature identique à 
celle des roches décrites dan. leR mémoires cité , et ils oumettent 8 à titre 
c1'e. Rai que la théorie c1'0sann relatiev à l'action pneumatolitique aecompa-

1 Bull. U. S . Géol. Surv. Xo 46, 1888. 
2 Rap. Ann. Com. Géol. Can., Yol. IY, 1888-9. 
3 Trans. Am . Inst. )lin. Eng., 1892. 
4 Ca n. )[in. Revicw. XII, 18!.l3. 
5 Corn . Géol. Can., Rap. An. 1901. Vol. XII. Partie J. 
6 Gi'ol. Sun· .. Can., ~lin. Rc>s. Bull. )lica, 1904. 
7 Corn. Géol. Can., )fem. G, l!.llO. 
s Ibid , p. 93. 
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gnant l'intrusion de roches basiques ignées soit interprétée comme expli
quant leur Yéritable origine. 

D'aprè ce qui précède, on peut voir que l'origine des pyroxénites avec 
leur gisements associé d'apatite et de mica a été lono-temps un problème 
bien controver é. Malheureusement, on n'a pas encore atteint de grande 
profondeur dans l'exploitation des gisements d'apatite et de mica, et les 
excavations le plus profondes qui existent sont ·elles des mines abandonnées 
de phosphate qui sont restées inactives depuis bien des années et sont au
jourd'hui inaccessibles. L'auteur ne connaît pas la profondeur exacte que 
l'on a atteinte clans ces mines mais elle ne dépa se probablement pas 1,000 
pied . Lorsqu'on a fermé des mines par suite de la concurrence avec les 
producteurs de phosphate américain , il y avait encore, en profondeur à ce 
que l'on dit, de. gisements considérables d'apatite et de mica, de sorte qu'il 
faut aYouer que nou ne sommes pas à même jusqu'à présent d'e timer même 
appi'oximativement ju qu'à quelle profondeur s'étendent ce gîtes minéraux. 

Aussi qu'on l'aura remarqué, non eulernent les conclu. ions auxquelles 
sont arrivés les géologues précités quant à la nature précise des roches 
examinées et leur mode d'origine ont très variées, mais il y a jusqu'à même 
le observations ur le terrain qui, en bien des cas, ne 'accordent pas. 
L'auteur a fait son examen des divers gi. ements de mica avant d'étudier les 
opinions émises par différents auteurs quant à leur mode d'origine, de sorte 
qu'il peut être con idéré comme ayant approché la question à peu près sans 
préjugé . Plus tard, après avoir étudié les cliver points de vue des auteurs 
précités et autres sur ce suj et, il en est arrivé à ce qui paraît être une expli
cation à peu près raisonnable de certains phénomènes constatés ur le ter
rain, lesquels au début avaient semblé présenter de" particularités insolites 
et contre nature. Quelques-unes des particularités remarquées à certains 
endroits par des ob ervateurs précédents ont été cependant soit négligées ou 
interprétées différemment. De pareilles obsenations, bien que de peu d'im
portance dans des ca particuliers, acquièrent, pourtant, quancl on tient 
compte de leur rapprochement avec des particularités analogues offertes par 
lill autre gisement, une certaine Yaleur. 

Il se présente une difficulté éüdente et qui sembl e souvent offrir des 
preuYes directement contradi ctoire. , c'est la fréquente di~sernblance prononcée 
que l'on remarque entre les di>erse. pyroxénites et les minéraux qu'elles 
renferment. i nous de,-ons regarder les cl,yke cle pyrnxénite comme étant 
primitivement d'origine ignée, et r eprésentant des intrusion basiques clans 
le gneiss et le calcair e qui les encaif:scnt, il y a plusieurs traits communs 
que l'on pourrait s'attendre à constater clans les différentes existences. 

P ar analogie avec ce que nous savons être de véritables clykes ignés, 
nous üerrions nous attendre à trouYer le caractéristiques principale~ sui
Yantes :-

(1) Altérai.ion prononcée cle la roche encaisi::ante dans le Yoisinage du 
contact, laquelle se manifeste généralement par une récristallisation par
tielle. 

(2) Pré. ence clans la roche contiguë de certains mmcranx acccs~oircs 
0 11 étrangers, notamment de l' ili catcf;, attiré~ par l'action clr,; agcnb minéra
l i~;ltcurs qui émanent cle lïntruf;il"L'. Si e·est lt• calcai re qui C'OMtitue la 
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roche d'intrusion, de truction partielle ou complète ùes carbonates de chaux 
ou de magnésie ,ce compo é- étant soit emportés en solution ou dé-agrégés, 
le 002 e dégage, et la base ert à former les ·ilicates qui remplacent. i 

le contact immédiat n'était pa dérangé, cette destruction de carbonates 
serait proportionnellement modifiée. 

(3) :tlfarques plu ou moins prononcée de différenciation dan le mag
ma du dyke, plu particulièrement le long du contact avec la roche encai -
sante; et dans les dykes de grande dimen ions ( c·e t-à-dire ayant une lar
geur de 50 pieds et au delà) la formation d'un facies de zone de contact 
distinct des minéraux de dykes plu ba iques. 

( 4) L'inclusion dan le dyke proprement dit de fragments brisés de 
roche encaissante. 

( 5) L 'existence de petites veimùes et éperons de roche d'intru ion, 
coupant en travers quelquefois la ligne de direction du gneis , et ans i le 
long des plans de jointage ou lignes de moindre ré istance. 

(6) La jonction en profondeur des dykes contigu, lesquels seraie:nt 
convergents et :finalement e réuniraient dan nn gîte de pyroxénite profond. 

(7) Un rapprochement dan le dykes, de la nature et structure peg
matitiques, par uite de la quantité de vapeur d'eau contenant de l'acide 
phosphorique qui semblerait avoir accompagné les intru ions. 

(8) Certains points de re semblance entre les divers dyke, notamment 
quant à leur contenu minéral, si, comme il semblerait 'ensuivre, il doiYent 
leur origine à un magma commun profond, et se sont épanchés en même 
temps. 

Voilà en somme les particularités que nous non attendion à trouver 
plus ou moins commune aux différents clykes si non le reconnais ion 
comme cl' origine ignée. 

Si, d'autre part, l 'on suppose que le pyroxénite repré entant des sédi
ments altérés et qu'elles €taient originairement de calcaires qui ont été mé
tamorphisés par le gneiss graniteux du système Laurentien, voici le prin
cipaux traits que nous croyons devoir leur trouver :-

(1) Transition graduelle cle la pyroxénite caractéristique ou normale, 
produite par l 'action métamorphique inten e au contact igné même, au cal
caire pyroxénique et finalement au calcaire cri tallin normal. 

(2) Une variation considérable clans le type rocheux par suite de ce 
métamorphisme due à la différence primaire clans la composition clu .calcaire, 
celui-ci ayant une teneur en magnésie localement très changeante, et étant 
en outre, en plusienrs endroits soit plu éminemment arénacé ou argilacé 
suirnnt le ras. 

(3) Concordance générale, bien que pas néccs airement con tante, des 
bandes de pyroxénites avec l'allure du gneiss. (Une faille, ou le ca dune 
masse de calcaire que l'on suppose avoir été changée par flottai son par le 
granite fondu et placé dans une fausse position, peut donner lieu à l"exis
tence d'un clyke de pyroxénite situé en discordance). 
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( 4) Irrégularité clans la forme, la largeur et l'étendue des bandes, par 
uite de phases changeantes du métamorphisme et de la forme irrégulière 

des masses de calcaire que l'on peut considérer, en certains cas, comme ayant 
été arrachée cle la ma se principale de . édiments et partiellement englouties 
dan le magma batholithique. Cette irrégularité dans la forme peut bien 
résulter, en outre, des mouvements cle plissage subséquents qui ont donné au 
gnei s graniteux sa nature feuilletée actuelle et qui ont comprimé les gîtes 
cle pyroxénites plastiques en une série de gisements plus ou moins lenticu
laires bien souvent reliés par une simple veinule de roche basique. On pou-:r
rait ex1Jliquer également par ces mouvements la structure rubannée de cer
taines pyroxénites. 

(5) Là où les calcaires ont été pénétrés par le granite, la formation de 
véritables gîtes minéraux cle contact aux dépens des carbonates le long du 
contact, on peut toutefois s'attendre à ceci dan les deux cas, soit que les 
pyroxénite à titre de dykes vyroxénitiques aient donné lieu à la formation 
de ce gîte ou que les pyroxénites elles-mêmes représentent des calcaires 
altérés. 
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Frn . 60.-Coupc ty~e fai sai~t vo ir C le calcaire, P , pyroxénite, A ( 1) granite intrusif 

a ltéré au ~ne1 s graniteux ou ( 2) ré ultant du métamorphisme de contact 
de sé<l!mcnts argilacé or ig inairement 1;011tPI! 1 s clans le calcaire C. 

De fait il y a lm bon nombre de traits que l'on ob. ene relafü·ernent 
aux exi~tences de pyroxénite, q11i peuvent servir d'illustration pour deux 
théories tout à fait différentes et opposées qui compliquent si ino·ulièrement 
le problème cle leur origine. Une masse lle granite A ayttnt été ii~jeetée clans 
on à travers le calcaire C soil en batholi the ou Rous forme üe chke, et le ré
s~ütat de l'intrusion est de produire 11ue bande de pyroxénit~ le long (le 
l t~n des contacts, on peut raisonnablement ac1mcttre (étant donné que le cal
C~ll'e est de mên:e nature et composition) qu·une pareille bande de pyroxé
mtc se formera egalemcnt le long cle l'autre contact. 

L'a peet qui en résulte après les monYerncnts de p1i~sement qui ont 
donné lieu au feuilletage du granite serait tel qu'on peut le rnir it la fiµ;nre 
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GO. De plu , en suppo ant que le· bande de pyroxénite reproduites clans 
la gravure représentent cle véritables clyke intru ifs et que la portion qui 
e t entre les c1eux oit soulevée, consi tant en couches éclimentaires argila
cée. clans le calcaire, qui ont été clécornpo ées par suite de lïnftuence cle in
tru ions de pyroxénite en une roche gneissique, l'aspect définitif era encore 
tel que figuré dans la gravure. Un examen micro. copique et chimique de 
la roche ~' peut très bien permettre ou ne pas permettre d'en arriver à une 
dé ision quant à l'origine sédimentaire ou éruptive. Les probabilités sont 
'lue par suite c1e son état éminemment altéré, un tel examen, clan bien c1es 
cas, n'indiquerait pas la véritable origine c1e cette roche. 

Quant aux observations signalée par le auteur déjà cité , il y en a 
quelque -une qui concordent asec nos note per onnelles et d'autre qui 
s'en écartent con ic1érablement. Il e t bon de remarquer relativement aux 
opinions cl'O ann, que l'aspect général c1e l'apatite et des "veines" micacé · 
ne fournit pas la moindre prelwe à l'appui de la théorie qu'ils se sont for
més de la même manière que les veine. de minerai, c'e t-à-c1ire de solution 
aqueuse . Il y a au contraire toutes les preuve de l'inverse. Il e t diffi
cile de se figurer en tous cas, qu'un mica soit déposé sou une olution 
aqueuse, et 1 a. ociation persi tante du mica avec l'apatite, impliquera un 
mode d'origine semblable pour ce deux minéraux. D'ailleurs, le veines 
sont c1es gîtes cle minéram: plus ou moins continu alor que le mica et le 
plombs phosphaté ne le ont pas clu tout; cle fait, ils n"ont virtuellement 
aucune ressemblance avec le véritable veine de minerais. 

L'opinion cle Sterrv Hunt à l'effet quïl existe c1eux types cli tinct· de 
gi;;ement n'est corroborée par aucune prem·e, pas plu que son ob ervation à 
l'effet qu'il se rencontre fréquemment des fragments de gneiss dans le pyro
xénites. De fait, nou,; n'arnns remarqué aucune preuve indi. entable de la 
présence cle roche encaissante clans les dykes. 

On peut dire que l'idée exprimée par G. M. Dawson, Fielding, David
son et J. W. Da-wson, que l'apatite dans les pyroxénites provient du débris 
organique qui exi;;tait primitivement dan:;; les gnei.. . édimentaires, ne 
rencontre }Ja1' d'adhérents et il en ei:;t cle même cles opinions analogues de 
Hanington. 

r~a théorie hydro-thermique <le Dawkin. semble mieux ··accorder aYeC 
les particularitéR que décèlent Je:;; gisement~ tandis que la manière de voir 
cle Kinahan qui c·onsidère les p:rroxéniteR comme de. g i:;;ement altérés et le 
mira et l"apatite comme ré8ultant clc phénomène;; métasomatiqnes, e. t con
forme d \me façon générale, aux conclu;; ions cle _\ dams et Barlow. 

L'idée clc Rehry11 et Bell que les pyroxén ites repré entent peut-être des 
intru:<ions ignée:;; qui ont apporté cr en dcRSOU J'apatite OU du moins l"acic1e 
phosphériqne qui entre clans ,.;a composition, est appuyée par un bon nombre 
rle fait. ohsenés : et l'on pent en dire an tant de la théorie pneumatolitique 
de CoRtc. 

Pem·o~c maintient ce qui Rernble hien être la Yérité clan. bien c1es gise
rncnts-sarnir. la tran~ition graduelle clu pyroxénite au gnei,s . et ce dernier 
t,rpc roC"h enx e~t probablement le gnei:;;~ sédimentaire de ,\clams et Barlow 
ct autres m1tenrs . 
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Les allu ion fréquentes à ce que l'on appelle différemment gi ements 
"sb:ati:fi.é. " et "filoneux" cl'apatite et de mica semblent être occasionnés 
par le fait reconnu que certains gisements de ces minéraux ont une direc
tion soit concordante ou forment un angle plus ou moins grand avec l'allure 
de la roche qui les renferme. Nous ommes d'aYis que, bien qu'il existe 
en réalité de telle. différences de directions, ces variation ne doivent être 
en aucune façon interprétée connue appuyant la supposition qu'il y a deux 
types distincts de gisements. est un fait souvent observé que ce qui paraît 
être de l'éritable filons de fissure de mica et c1'apatite et de minéraux asso
ciés po sèdent fréquemment une allure virtuellement perpendiculaire à celle 
de la pyroxénite clans laquelle ils se présentent. De fait, cette particularité e t 
une caractéristique fréquente et ouvent un peu embarrassante de ces gise
ments j car, alors que la chose arrive en un endroit, clans le cas d'une exis
tence voisine, des filons semblables selon toute apparence ont une direction 
parallèle au clyke de pyroxénite. Il est rare cependant que l'on trome au:x 
pyroxénites elles-mêmes une direction diagonale à travers le gneiss; au fait, 
il est contestable qu'il en soit jamais ain i. Il e t i facile de faire des er
reurs cl'ob ervations sur le terrain, particulièrement clans les cas où il y a 
beaucoup de végétation, et c'est souvent ce qui arrive clans la région micacée, 
que ce qui peut sembler être 1€) gîte principal de pyroxénite peut bien sou
vent, après un examen .plus soigné, n'être reconnu que comme un simple 
éperon ou rejection du maître dyke. Si toutefois la théorie est exacte, que 
les pyroxénites sont simplement de mas es de calcaire altéré qui provien
nent dans certains cas du massif original de cette roche, et ont éé charriées 
par flottai on et partiellement ou entièreemnt englouties dan le granite 
fluide, il n'y a pas lieu de s'étonner de la position souvent discordante en 
apparence de ces mas es rocheuses. Si l'on adopte cette manière de voir 
il est facile à concevoir qu'une pareille lisièrr de calcaire altéré (pyroxé
nite) puisse être ituée de telle façon que son grand axe soit plus ou moins 
perpendiculaire à l'allure du gneiss encais ant et prenne l'aspect d'un clyke 
intru. if coupant à un angle plus ou moins grand. Or, clans le cas d'une masse 
de calcaire épanchée ou engloutie, les mouvement~ subséquents de tout le com
plexe, qui. ont occasionné le feuilletage actuel du gneiss, donneraient lieu à 
de, fracture et même des fissures dans cette masse, ayant une direction 
approximatiYement perpendiculaire au rejet et parallèle au feuilletage . 

i, par conséquent, la masse épanchée a son grand axe perpendiculaire 
au rejet, les fissures se développeront probablement parallèlement à cet axe, 
on bien à travers toute la longueur de la masse; tandis que si le rejet s'est 
effectué parallèlement au grand axe, le. fis ures qui vont se produire pren
clront une direction parallèle au petit axe ou perpendiculaire à l'allure appa
rente du clyke. 

Dans aucun des gisement que nous avons examinés, nous n'avons ren
contré d'exemples de veines cl'apatite et de mica ayant une allure à travers 
le gneiss plu ou moin perpcndictùaire à l'allure de celui-ci, tels que signalés 
par les observateurs précédents. Ce que l'on a probablement Youlu dire par 
les Yeines tran vcri::ales en question sont ces wines a:rnnt une direction plus on 
moins perpendiculaire aux clykcs de pyroxénite clans lesquels elle apparais
sent, cette direction étant toutefois encore approxirnati.Yement parallèle à 
crlle clu gneiss. 
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P our ce qui est des gi en1ents du type "schlieren ", c·e t-à-dire ceux 
qu'on ne peut pas proprement qualifier de 'ïeine de fLsures, il n'y a appa
remment pas de règle pour leur direction, elle poursuivent leur cours 
d'une façon plutôt erratique à travers toute la ma se du dyke e rétrécisFant 
et 'élargissant san rég1üarité aucune. 

Types de Gisements du Mica. 

Le divers types de gisements du mica peuvent e classer en trois 
groupes :-

(1) Yéritables gi ements de :fissure. 

( 2) Gisements en poches et fis. me . 

( 3) Gisements c1e contact, 
ce dernier étant en réalité une moclification du premier. 

Les véritables gisements de :fissure ainsi que le nom l'indique sont le 
plus faciles à suivre. Il pos èdent les particularités ordinaires c1e Yeines 
de :fissure et on les t rouve ordinairement dans des système parallèle à des 
distances variée. les uns des autres. En règle générale ils sont caractérisé 
par d'énormes masses de calcite qu' ils contiennent comme matière filoneuse 
et qui forment généralement la partie essentielle du rempli sage entre les 
épontes. E lles ont nettement définies et souvent revêtues de gros cri taux 
bien formés de pyroxène. Dans ces gisements les principaux gîtes de mica 
se trouvent ordinairement près de l'une ou des deux épontes, et celle -ci 
sont souYent tapissées d'un ensemble de cri taux de mica déYeloppés simul
tanément avec la masse. Il y a au si des touffes de ces cri taux de même 
que des incfoidus isolés, à travers toute la masse de calcite laquelle e t dans 
la plupart des ca cle couleur rosée ou rouge. La calcite blanche e t caracté
ristique de quelques-uns des gisementB et aloTs, presque toujours, le miné
ral cristallise plus grossièrement que la variété rose. Le veine de -fissure 
vaTient beaucoup en largeur, allant quelquefoi jusqu'à 25 piccls d'épai seur, 
alors que beaucoup d'autres n'ont que de 5 à 8 pieds. En règle générale 
elles ont presque verticales, mais plongent quelquefoi Cependant aYeC le 
gneiss à différents angles. Les gisements de contact sont cons idéré comme 
s'étant formés le long des contacts de dyke de pyroxénite avec le g-nei s 
ou le calcaire et sont souvent d'une largeur considérable. Il contiennent 
même plus de calcite a sociée avec le mica que les gisements de fi sure ordi
naires. Ainsi que nou l'avons déjà rlit, ce deux types de gisement ont 
les plus Ri rnples à exploiter, puisque les mineurs ont aiiaire à une mas e de 
minéral nettement définie qui peut être uivie sans difficulté, bien que a 
ri che. se varie-le mica se présentant souYent par touffes à travers la masse 
de calcite qui constitue le remplissage cle la Ycine. 

Le type de gisement Je plu commun cependant et celui que l 'on a ex
ploité dan Je plus grarnl nombre des mines de mica appartient au groupe 
des gisements en poches en fissures. Ceux-ci comme Je nom l'indique sont 
des gîtes de mica irrégulier. sani< aucune rlirection précis!; et d'une largeur 
très Yariée que l'on trome dans bien cles clykes de pyroxénitc. On trouYe 
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souvent le mica dis éminé à traver les masses cle calcite, remplissant des 
poches en géodes de forme irrégulière. Ces poches sont de toutes dimen
sions depuis de petites géodes de quelques pouces de largeur jusqu'à de 
grandes chambres de plusieurs pieds d'étendue. Les épontes sont souvent, et 
même ordinairement tapi sés de cri taux de pyroxène bien développés en in
dividus variant depuis quelques millimètres de dimen ion jusqu'à d'énormes 
prismes tels qu'on en trouve sur le lot 13, rang XV, du canton de Hull, 
Qué., et qui me urent deux pieds et au delà dans la direction de leur axe 
vertical. Ces poches sont habituellement remplies de masses de calcite rose 
a,,ec des cristaux de mica et apatite distribués à traver . Bien souvent, 
pr.::s de la surface, la calcite a été dissoute par les eaux de surface, et alors 
on trouve les cristaux de mica et apatite à l'état libre dans le résidu terreux. 

Les poches qui semblent persister même dans les parties les plus pro
fondes des dykes sont souvent reliées par de petites fissures ou chenaux de 
différentes largeurs, de là la qualification de gisement "en poches et fissures." 

Bien que souvent extrêmement riche à la fois en mica et en phosphate, 
les gisements de ce groupe présentent au mineur beaucoup de difficultés. 
L 'orientation erratique et la distribution irrégulière cles veines et poches 
donnent lieu à beaucoup de confusion et le coincement brusque d'une pochce 
de minéral apparemment importante et promettante est un fait que l 'on 
constate souvent et q1ù est caractéristique cle ce genre de gisement. La 
roche composant la masse de dyke des pyroxénites contenant des gisements 
des premiers et troisième types est en général semblable à celle où l'on ren
contre les gi ements par poche , et la seule différence apparente consiste 
dans le mode de gisement. 

Ainsi qu'on l'a déjà dit, les dykes sont formés principalement cle pyro
xène monoclinique, alite en majeure partie, bien que parfois apparaissent 
des Yariétés orthorhombiques telles que hypersthènc ·et cliallage. En fait 
cle couleur, les clykes oscillent du vert foncé au gris clair. Dans certains 
cas on constate une grande proportion de hornblende noire et la roche c ' t 
alors proportionnellement plus foncée. 

Là où il est recoupé par cle gros dykes de pegmatite on remarque fré
quemment une altération du pyroxène en une actinote tendre, verdâtre. 
A la nùne clu lac Girard, lot 2±, rang II, canton de W akefielc1, Qué., on a 
remarqué cle gros cristaux de pyroxène intérieurement altérés en un miné
ral tendre pulvénùent dont la partie extérieure est formée de fibres d'acti
note bleue lustrés disposés dans le sens des grands axes perpenc1ic11laire
ment aux face des cristaux du pyroxène cristallisé. Des masses irrégu
lièreR de feldspath gris brun, principalement orthoclase et rnicroline appa
raissent partout à traveTS les dykes et elles ont toutes l'apparenf'e et le ca
ractère de produits isolés d'une magma primitiYement fiuicle. C'cs agrégats 
de feldspath se rencontrent inclifl'ércmmcnt dans presque toutes les variétés 
de d~·kes de pyroxénite et présentent un aspct singulièrement semblahlc; 
les échantillons prélevés dans la région du mica de Québec sont, suiYant 
toute apparence, identiques à ceux qui prorienncnt de la région d'Olli.ario, 
bien que les pyroxénites aYcc lesquelles on l e~ a tromés diffèrent considéra
blement quant à la couleur, a11 grain et à leur rarart<'.•rc général. Le fait 
que de pareilles masses de feldspath apparais8cnt généralement toujoms clan~ 

~l 
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les pyroxénites est une particularité impor tante et qu'il faut noter. Il est 
évident que dans bien des cas cette roche a été regardée comme portion 
d'une intrusion granitique dans la pyroxénite, et les auteurs ont soment 
fait allusion à ceci dans leur description des gisements de mica. Il semble
rnit hors de doute cependant que les intrusions granitiques sont loin d'être 
aussi fréquentes qu'on pourrait le croire d'après de emblables de criptions, 
et lorsque véritablement elles se produisent, la roche injectée possède un 
caractère totalement distinct de celui de la roche de feld path que l'on dé
crit. 

La titanite, à titre de minéral accessoire apparaît presque con tamment 
disséminée à travers de pareilles masses de feld path. De fait, ce minéral 
est rarement ab ent dan les dykes de pyroxénite et e trouve assez souvent 
dans la masse même de pyroxène. Comme couleur il est d'un brun foncé 
ou chocolat et les cristaux sont souvent bien formés, possédant la forme ta
bulaire ordinaire et atteignant souvent une longueur de près de 2 pouces. 

Nous avons déjà dit qu'il y a tous les degrés depuis le pyroxène nor
mal, composé essentiellement de salite ju qu'au gneiss pyroxénique et à 
l'augite-syénite, et l'on peut voir à bien des endroits le différentes phases 
de transition. L'as ociation fréquente de la hornblende donne lieu égale
ment à encore d'autre types rocheux, et la présence fortuite de pyroxène 
orthorhombique en augmente encore la li te. Les cinq minéraux, pyroxène 
( monocliniqu ou orthorhombique), hornblende, feldspath et mica, dans des 
proportions variées, constituent de roches ayant beaucoup de re emblance 
avec les principaux types suivants: gabbro, diorite, diabase, pyroxénite, am
phibolite, augite-syénite et gneiss pyroxénique, le quels on peut trouver à 
toutes les phases de transition de l'un à l'autre. On rencontre aussi bien 
souvent une roche compo ée entièrement de petite paillettes de mica ou un 
type schisteux composé d'apatite et mica (voir la planche XXXV). La 
grande variété de types rocheux que l'on rencontre dans les gisements com
plique nécessairement la question de lem origine, et même un examen chi
mique et microscopique complet des diverses roches suffirait à peine pour 
déterminer la nature véritable des pyroxénites. 

La présence de minéraux du groupe des zéolites dans les dyke n'e t 
pas sans intérêt, les variétés les plu fréquentes en sont les éléments calca
réo-sodiques, crabazite et faujazite, et on y a aussi trouvé de la heulandite · 
de même la datolite n'y est pas rare à titre de minéral acces oire et sa va
riété la botryolite se présente plutôt en abondance à la mine Dai y, dans le 
canton de Derry, Qué., alors qu'on la' trouvée .à l'état pulvérulent en gros 
amas à la mine Bobs Lake, dans Bedford, Ont. 

L'apatite des gisements de phosphate canadiens ainsi qu'il a été dé
montré à plusieurs reprises par des analyses d'échantillons du minéral pro
venant d'endroits considérablement distancés est une apatite essentiellement 
fluorée. Il y a un bon nombre d'analyses données dans le Rapport des Tra
nux de la Commission Géologique Canadienne pour 18 1-78, partie H, et 
du nombre total des échantillons examinés, il n'y en avait aucun qui contint 
une teneur en chlore d'au delà de 0. 5 pour cent, le pourcentage de la fluo
rine oscillant entre 3. 3 et 3 . 8. La teneur en fluorine de la phlogopite est 
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également sou1ent considérable: certains échantillons de mica de la mme 
Lacey, Loughborough, Ont., ont fourni jusqu'à 2.24 pour cent. Les deux 
plu abondants des min~raux accessoiTes trouvés dans les dykes de pyroxé
nite ayant ainsi une forte teneur en :fluorine dans leur composition, c'est 
une particularité plutôt remarquable des gisements que la fiuorite y est un 
minéral relativement rare et même, en général, fait complètement défaut. On 
en trouve des petits cristaux violets à la mine Daisy, canton de Derry, Qué., 
et des druses contenant cle petits octaèdres verts, a sociées avec la fauja
ite ont été trouvées sur le lot 7, rang III de East Portland, Qué. Les exis-

tences à ces deux endroits sont cependant tout à fait sans importance, et la 
seule mine où l'auteur a pu apercevoir de la :fiuorite en grande quantité est 
celle de la Calumet Mica Co., rang IV, lots 20 et 22, du canton de Hudders
field, Qué. Ici l'on trouve de la :fiuorite massive, couleur de prune, en 
grosses masses avec une calcite jaunâtre grossièrement cristallisée formant 
la matière filoneuse des veines qui renferment le mica. L'apatite est pres
que totalement absente à cet endroit et il semblerait que la fluorite se soit 
formée au détriment de cet autre minéral. Si l 'on tient compte de l'énorme 
quantité de carbonate de chaux présente dans les clykes cle pyTOxénite et des 
quantités très considérables de fluorine qui sont présentes clans l'apatite et 
le mica, on est tout de suite étonné qu'il y ait de si petites quantités de fluo
rure de calcium associé avec ces minéraux. La. couleur de l'apatite varie 
du rouge foncé (qui fait supposer une forte teneur en fer), passant par le 
brun au vert, et quelquefois au bleu. La couleur du minéral ne semble pas, 
sauf dans les variétés affectées par la présence clu fer que l'on trouve ordi
nairement près cle la surface, dépendre cle la différence de composition, car 
toutes les nuances différentes d'apatite donnent relativement le même ré
sultat à l'analyse. 

L'acide titanique est un élément constituant important de dykes, et sous 
forme de menues aiguilles cle rutile renfermées clans les cristaux de mica, et 
combiné avec la chaux et la silice constituant la titanite, un minéral que 
l'on peut regarder comme typique cles pyroxénites. 

La scapolite est un autre minéral important que l'on rencontre dans lec; 
dykes et qui existe en bien des endroits en quantités considérables. On l'a 
som·ent considérée comme produit cle décomposition clu feldspath, et l'auteur 
a remarqué clans plusieurs cas cles cristaux cle feldspath altérés en un mi
néral ressemblant beaucoup à la .scapolite. A la mine Horseshoe, rang XVI, 
lot 16 clu canton cle Hull, Qrué., on aperçoit de grandes masses c1e scapolite 
pos éclant un magnifique lustre vitreux et il y a fréquemment cles petits 
cristaux cl'apatite encastrés clans ces masses. 

La présence clu chlore clans la scapolite n'e t pas sans intérêt. Un 
échantillon analysé par F. A. Adams a fourni 2 .4 pour cent cle cet élément, 
et parmi quatorze autres échantillons examinés on a découvert la présence 
clu chlore bien que clans certains cas en petite quantité. Le minéral wil
sonite, considéré comme produit de décomposition cle la scapolite et possé
dant souvent une jolie couleur rose apparaît souvent, et les cristaux faisant 
1oir la transition cl\m minéral à l'autre ne sont pas rares. Parmi les mi
néraux métalliques que l'on rencontre dans les pyroxénites, les plus com
muns sont le pyrites de fer et la pyrrhotine. Les deux espèces sont sou-
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vent présentes en quantités considérable et règle générale, là où le pyrites 
sont abonadntes, la pyrrhotine fait relativement défaut et vice versa; quel
ques dykes toutefois ne contiennent que des pyrites et d'autre que de la 
pyrrhotine. 

Chose assez curieuse, bien que des poches tapis ées cle cristaux de pyro
xène soient caractéristiques de quelque -uns des dyke , l'existence de géodes 
normales contenant des cristaux de minéraux tels que quartz, calcite pyrite, 
etc., c'est-à-dire des minéraux typique de déposition sans solution aqueuse, 
est remarquablement rare dans toute les pyroxénites. A l'une des mines seu
lement, celle située dans le rang XI, lot 17 du canton de Temp1eton, Qué., 
l'on trouve de pareille clruses en quantité. Ici, il y a du quartz eniumé 
:.iien cristallisé, de la calcite, des petits cri taux de pyrites et de la blende 
de zinc tapissant des géodes dans l'apatite massive et la calcite rose. Les 
meilleurs échantillons que l'on ait vus provenaient d'un petit puits d'une 
trentaine de pieds de pTOfondem, et il y en avait amplement de semblables 
sur la halde. Ces clruses réslùtent évidemment de· la solution partielle de 
la pâte minérale et de la déposition subséquente de la solution aqueuse mon
tante des minéraux précités. C'est un fait remarquable, si l'on tient compte 
de la quantité de calcite plus ou moins massive pré ente clans les dykes (le
quel minéral est souvent complètement dis ous clans les poches, faisant place 
à des chambres caverneuses) que le carbonate de chaux enlevé en solution 
soit si rarement déposé de nouveau sous forme de cristaux à une plus grande 
profondeur, ainsi qu'il arrive souvent dans les cas des calcaires sédimentaires. 

Les inclusions de substance minérale étrangère dans les cristaux de 
mica sont nombreu es et variées. En outre de la présence presque cons
tante d'individus microscopiques de rutile, tourmaline, etc., l'emprisonne
ment de la matière minérale clérirnnt de la masse principale des minéraux 
de clykes est chose commune. Parmi les plus ordinaires de ces inclusions 
il y a l'apatite, la calcite et de plus petits individus phlogopitc; tandis qu ·on 
:r t1 ome plus rarement: molybdénite, pyrite, albite fiuorite, actinote et py
roxène. 

I l est bon de mentionner la prédominance clan les clykes, de cristaux 
d'apatite arrondis et apparemment résorbés. C'e t un trait i commun qu'il 
n'est guère possible de ne pas l'apercevoir. Les cristaux qui présentent 
pre qu'invariablement la combinaison oo P. P, le plan de ba e n'ayant du 
moins à la connais, ance cle l'auteur jamais été obsené, ont som·ent leurs 
angles arrondis et leur. faces glacées, comme s ïls eussent été soumis, posté
rieurement à leur formation, à l'action d'un agent quelconque de résorption. 
On trouw aussi fréquemment cl es cri:-; taux dont le. faces sont rongées ainsi 
qu'on peut le voir dans la planche XXVII; et l'on remarque souvent en 
cassant les cristaux. des caYités qui . emblent a\oir été formées par un élé
ment dissohant quelconque. Ces eaYités sont parfois parfaitement circu
laires et renferment souvent un nodule cle calcite, le minéral enclavé ayant 
alors une surface glacée et éminemment lustrée. 

8terry Hunt 1 fait mention de l'existence cl\me apatite ainsi ré. orbée 

l Rap. TraY. Corn. Géol. Can., l G3-G6. 
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dans son rapport sur les calcaires cristallins du système Laurentien, au 
cours duquel il émet l'opinion· que les pyroxénites sont simplement "des lits 
de transition entre le gneiss et les calcaires." 

Les "veines calcaires," c'e t ain i qu'il désigne les dépôts de calcite 
rose qui apparaissent avec le phosphate dans les 1pyroxénites, ne sont pas 
d'après lui dues à une action intrusive, mais formées "par déposition gra
duelle ou accrétion"; et il cite à l'appui, la fréquente disposition par bandes 
des minéraux parallèlement aux épontes, l'inclusion de prismes d'apatite 
dans les cristaux de mica dans l'apatite massive, et enfin l'arrondissement 
des angles dans les cristaux de l'apatite; alors que pyroxène, feldspath, sca
polite sphène, etc., possèdent tous des arêtes anguleuses. Il attribue l'arron
dissement des arêtes dan les cristaux à l'action dissolvante des solutions 
aqueuses réchauffées sous le quelles les minéraux ont été déposés, les cristaux 
nouvellement formés étant dans la suite en partie redissous comme résultat 
d'un changement de température clans la constitution chimique de la solu
tion." Cela implique que l'apatite a €té l'un des premiers minéraux formés 
dans les veines, et aussi que la calcite s'est d'abord introduite après la for
mation de l'apatite, puisque les solutions qui ont dissous ce dernier minéral 
devraient, d'après le coefficient cle solubilité des minéraux, faire disparaître 
d'abord la calcite. 

Emmons attribuait l'arrondissement des cristaux cl'apatite à une "fu
sion partielle", et dit avoir observé les mêmes particularités sur les cristaux 
d'apatite dans les calcaires de Rossie, New-York. 

Conclusion. 

Nous avons essayé dans ]es pages qui précèdent de compiler une descrip
tion largement ,indiquée des principaux traits géologiques que présentent les 
régions micacées d'Ontario et de Québec. Bien que l'auteur n'ait dirigé que 
relativement peu de travail géologique détaillé, les principales conclusions 
auxquelles sont arrivés les auteurs précédents ont été rapportées afin de 
faire voir les divergences d'opinion considérables qu'il y a parmi les observa
teurs qui ont étudié la géologie clcs régions en question quant à l'origine 
d'un bon nombre des types rocheux que l'on rencontre. 

an aYoir la prétention d'avancer aucune théorie particulière quant au 
mode d'origine des gisements cle mica, l'auteur se permettra cependant de 
ciédarer que ses propres observations 'accordent de bien près avec l'opinio.:i 
que , les pyroxénites représentent des sédiments altéré. (calcaires), qui ont 
été métamorphisé , ainsi qu'il a été expliqué cléjà, par suite d'intrusions de 
granite batholithique et qui ont été, après refroidissement et contraction, en
vahi. le long de fis ures de retrait par des éléments minéralisateurs prove
nant de la roche encaissantc encore partiellement non con olicl ée. Le cris
taux de mica encastrés clam ]a masse cle pyroxénite sont probablement cle 
la même époque que la roche elle-même, c'est-à-dire sont un produit directe
ment rnétasornatique, tandis que les gros gîtes clc minéraux trouYés clans les 
gisements en "poches et füsure. ", cloiYent leur origine, peut-être aux élé
ments rninérnlisatcurs précités et sont ainsi des produits pncurnatolytiques. 
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Le mica que l'on trouve dans les véritables veines de :fissure semble
rait aussi s'être formé de cette dernière façon. 

L'absence de toute altération que l'on constate dans le gneiss encaissant 
le long des contacts pyTOxénitiques nous permet difficilement de supposer 
que ceux-ci ont envahi le gneiss à titre de véritables dykes igné . 

Il est difficile d'expliquer la présence de masses aussi considérables de 
calcite dans les dykes, et la théorie à l'effet qu'elles repré entent des portions 
du calcaire sédimentaire original à l'état cri tallin n'e t guère soutenable. 

Formation Paléozoïque. 

L'étendue de ce rapport ne comporte pas une description des gi ements 
sédimentaires plus récents qui forment bordure aux régions du mica mais 
les quelques remarques qui vont suivre ne seront peut-être pas ans intérêt. 
Pratiquement toute la série sédimentaire qui cache la continuation des roches 
cristallines ou laurentiennes en dehors du district à découvert où le gi e
ments de mica ont été travaillés, consiste en strates du système ambro
Silurien. Sur des étendues éparses on trouve des dépôts plus récents d'ar
gile, sable, marne et tourbe, et l'on rencontre par~ois des graviers d'alluvion. 
Ce, dépôts sont cependant de peu d'étendue, relatiYement à la mas e des 
sédiments plus anciens. On a traYaillé quelque peu la masse et la tourbe 
dans certaines étendues, mais les gisements n'ont que peu d'importance. Les 
édirnents du Cambro-Silurien sont repré enté par des calcaire bleus et 

gris ,schistes, conglomérats et grès et sont cli visés en groupes comme suit 
dans l'ordre ascendant de leur ancienneté:-

Schiste Utica. 
Calcaire TTenton. 
Calcaire Black River. 
Calcaire Chazy. 
Schiste Chazy. 
Cale if ère. 
PrèR de Postdarn . 

Le 1 lu bas terme de la série, le grès cle Potsdam, repof:e sur la surface 
érodée des roches criRtallines laurentiennes ou archéennes et con tituent la 
base de l'étage OrdoYieien. Il atteint rarement 100 pieds d'épais eur bien 
que, au.'<: Etats-Unis, il ,oit con. iclérablement plus développé et d'une épais
seur atteignant quelquefois plusieurs centaine de pieds. Le couches infé
rieures r::ont formées de conglomérat grossier se composant de cailloux des 
anciennes roches cristallines encastrés clans un ciment ableux ou calcaire, 
rnivant qu'il surmonte le gneiss ou ·le calcaire rristallin. Ce conglomérat 
passe plus haut à cleR couches r::ahlenr::e plus régulière qui contiennent quel
quefois des cailloux: de quartzite blanche et ces strates sableu es passent 
.graduellement à un calcaire dolomitique qui constitue la forrnatio11 calei
fère. Les couches de transition entre le Potsdam et le Oalcifère proprement 
dit rnricnt entre 5 et 40 pieds et sont ouYerit éminemment fos ilifère . Le 
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seul endroit où l'on ait trouvé le grès de Potsdam in situ dans le volSlnage 
immédiat .d'une urine de mica exploitée est le lot 1, concession X, du canton 
de Loughobrough, Ont., où MM. Richardson et Ellerbeck ont attaqué un gi
sement. La roche micacée est surmontée par une couche d'environ 18 pieds 
de grês grossier ou conglomérat. On n'a pa pu s'assurer i cette roche re
couvrait réellement la fissure ur laquelle se présente le mica, mais on peut 
l'apercevoir à certains endroits à quelques pieds de cli tance eulement des 
excavations. Cette mine est située presque sur la lisière des sédiments paléo
zoïques puis immédiatement le sol s'abaisse jusqu'au nord cles excavations 
vers le gneiss laurentien sous-jacent. 

Les couches clu Calcifère consistent ordinairement en calcaires dolomi
tiques arénacés, et l'on constate souvent localement leur absence totale dans 
la succession des strate . On peut en dire autant des schistes et calcaires 
Chazy, et l'on trouve souvent les gisements du Black River reposant directe
ment sur les couchês de Postdam; mais celles-ci sont quelquefois absentes. 

Les schistes Chazy, lorsqu'ils sont présents, oscillent généralement du 
gris au noir en fait de couleur et sont même parfois verts ou rougeâtres. 
Ils passent en remontant à des calcaires dolomitiques, avec bande de 
schistes entrestratifiés. Les couches du Black River atteignent souvent une 
épaisseur considérable et sont largement déYeloppées clans le voisinage cle 
Sydenham, Ont. Ils consistent en dépôts bleus ou gris, sont quelquefois 
d'une nature flasque et parfois d'une structure noduleuse. Le sous-sol cle ces 
dépôts est occasionnellement formé cle lits mameux gris verdâtre, bien que 
l'on ne sache si ceux-ci sont strictement cle l'époque Black River ou Chazy. 
Les roches sédimentaires qui apparais ent clans la région micacée orientale 
de Québec sont principalement de l'époque Black Riïer ou Chazy. 

Le calcaire Trenton est une exten ion supérieure cle la formation Black 
R.i,·er sous-jacente, et les deux divisions passent l'une clans l'autre sans in
terruption stratigraphique. Toutefois l'épaisseur des couches Trenton dé
pa se de beaucoup celle de la formation Black River, celle-ci ne représentant 
qu'une épaisseur cle pas plus cle 100 pieds, alors que l'autre atteint un déve
loppement cle près cle 700 pieds. La formation Trenton est plus largement 
clé,'cloppée clans la région méridionale d'Ottawa et à l'est de la région du 
mica, quoiqu'elle apparaisse également autour d'Ottawa et à l'ouest cle King
ston . Les grandes carrières exploitées par la Canaclian Portland Cernent 
Company, tout près de Hull sont excaïées dans des couches Trenton. 

Les schi. te. tica sont représentés par cles couches clc couleur foncée 
lesquelles sont éminemment bituminemes clans lem portion inférieure tandis 
que les couches supérieure sont d'une nature plus sableuse et cle couleur 
plus claire. Elles se confondent en remontant avec les schistes et grès Lor
raine et atteignent une puis ance de près cle 400 pieds. Sauf la présence 
de quelques petits affleurements fortuits, elles n'apparaissent pas clans le dis
trict qui borde la région gneisseuse; on les trome plus à l'est clans le Yoisi
nage cle Caledonia Springs, au sud de l'Ottawa. 

On trouve parfois cle gros cristaux de mica clétnchés par érosion des 
pyroxénites, encastrés clans les rochrs sédimentaires plus récentes: 011 a ren
contré cle ces existences dans les couches Black Hi Yer du cfotrict cle Syden-
ham. . · 
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Action Glaciaire. 

On aperçoit souYent des traces de glaciation à travers toute la région 
des plus anciennes roches cristallines. On a rencontré près des gisements 
de mica plusieurs exemples magnifiques des surfaces pyroxénitique affectées 
par les actions glaciaires, notamment à la mine Freeburn, lot 3, concession 
VII, de North Bugre s, Ont. A la mine Moose Lake, lot 1, rang IV, de 
Villeneuve, Qué., on a aperçu un beau type de cristal érodé par l'action gla
c1aue. Le cristal avait reposé sur le côté dans la roche et était usé en forme 
d'arcade sur la moitié de son diamètre. Un type d'existence semblable et 
même plus remarquable a été aperçu à la mine Bowling, lot 26, rang IX, 
de Litchfield, Qué. Ici, on a extrait le cristal en entier et il avait une sur
face d'un poli magnifique là où la masse avait été érodée par 1e pas age de 
la glace de façon à former un angle avec le clivage de la base. 

L'on trouvera des descriptions complètes des gisements sédimentaires 
de la région dans la partie J. des vol . XII et XIV des Rapports Annuels 
de la Commission Géologique du Canada, pour 1852-53; dans la section 
IV, volume IX, de Transactions of the Royal Society of Canada, pages 97-
108; de même que dans le Rapport Annuel de la Commission Géologique du 
Canada pour 1852-53. On trouvera également une excellente de cription des 
calcaires archéens et paléozoïques d'Ontario par W. G. Miller dans la deux
ième partie du 13e rapport du Bureau des Mines d'Ontario, pour 1904:. 
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CHAPITRE III. 

MINÉRAUX DES GISEMENTS DE i\IICA 

La liste alphabétique uivante de minéraux pro-venant des gi ements qe 
mica comprend les diverse e pèce observées ou recueillies par l'auteur an 
cours d'un examen des diverses mines. Il y a, en outre, plusieurs minéraux 
lesquels bien que nous ne les ayons pas vus personnellement sont signalés 
comme ayant été trouvés dans les mines de mica ou apatite. Alors qu'un 
bon nombre des e pèces ci-après mentionnées apparaissent directement sur 
les veines de mica et apatite et sont étroitement a sociées avec ces miné
raux, il y en a un certain nombre que l'on trouve principalement dans les 
parties pauvTes et stériles des dykes. 

Albite. 

On a observé des petits cristaux d'albite tapissant une cavité clans une 
zone felsitique à gros grain dans la pyroxénite sur le lot 3, du prolonge
ment de Templeton, Qué. Cette variété cle feldspath est loin d'être com
mune dans les gi ements de mica et n'a été signalée que dan quelques en
droits seulement. 

A nthraxolite. 

Oe minéral est un hydrocarbure de composition variable et son exis
tence est connue en plusieurs endroits des provinces d'Ontario et Q,uébec.1 

Il paraît être un produit de décomposition de bitume ou asphalte liquide et 
on le trouve sous forme d'inclusions isolées ou cle remplissage filoneux 
dans les roches sédimentaires et clans les ignées. On a obtenu des échan
tillons provenant des lits de pétrosilex de la région cuprifère du lac Supé
rieur, où le minéral se présente sur des petites :fissures et aussi dans cer
taines roches cle trapp. Les échantillons que nous avons obtenus clans les 
gi ements de mica consistent en petits fragments arrondis ou nodules dont 
le plus gros ne dépassent pas 2 pouces cle diamètre. On s'est procuré ces 
échantillons à la mine Baby, lot 1, concession X, du canton cle Loughbo
rough, Ont., où ils se pré entaient en amas isolés cle forme presque cir
culaire clans la pyroxénite micafère gri se altérée. Le minéral est dur et 
cassant, d'une fracture conchoïde, et ressemble quelque peu au charbon bitu
mineux. ·Sa rayure est n-0ire; mais la matière est trop dure pour marquer 
le papier. 

Apatiie. 

Ce minéral est presque constamment associé avec la phlogopite clans les 
clykes de pyroxénite et, de fait, on l'y trome en bien plus grande quantité 
que le mi ca. Ainsi qu'il paraîtra déjà éYiclent d'après les descriptions des 
di fl'érentes mines, etc., un bon nombre des mines actuelles cle mica ont été 
attaquée pour l'exploitation du phosphate et on en retire en même temps 

1 Rap. Ann. Corn . Géol.. Can. , 188 -89, Yol. IV, partie T. 
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les deux minéraux dans plusieurs mine. . ans tenir compte du pyroxène, 
qui constitue la masse des dykes, on peut considérer l'apatite, calcite, et 
phlogopite comme minéraux caractéristiques des gisements de pyroxénite. 
L'on constate parfois, il est vrai, l'absence presque complète &inon complète 
de l'apatite daJ1s les veine de mica, majs ces cas sont relativement rares. 

La surface du minéral varie de massive, cristalline compacte ·à ce que 
l'on appelle phosphate-sucre. Celui-ci consiste en une masse pulvénùente 
friable de petits grains d'apatite arrondi et on le trouve souvent dans de 
gros gisements, partout ·à travers lesquels apparfilssent ça et là des inclividus 
apatite, complètement cristalli~és et de cristaux de mica. ne foi cris
tallisé le minéral adopte invariablement la forme prismatique avec termi
nai on pyramidicale oo P. P .) . Quelquefois les cristaux e complètent 
am;: deux extrémités mais c'est l'exception. Ils varient en grandeur depuis 
de menus individus que l'on trouve souvent dis éminés à travers la calcite 
rose des dykes jusqu'aux types énormes ayant plusieurs pieds de longueur 
et un pied ou au delà de diamètre. "ous avons déjà attiré l'attention sur 
le arêtes de cristaux souvent arrondis et à l'aspect souvent résorbé que dé
cèlent les individus, et cette particularité est commune aux grand cri taux 
tout comme aux plus petits. La couleur du minéral varie considérablement 
même dans un seul et même gisement et l'on voit quelquefois 1 apatite com
pacte ma sive se confondre graduellement avec la 1ariété "sucre." Sa cou
leur la plus commune est vert mais on en trouve quelquefois de brun, rouge, 
bleu, gris et même blanc. Le phosphate-sucre est presqu'invariablement 
d'une teinte blanc verdâtre. 

Les meilleurs et les plus parfaits cri taux d'apatite se trouvent ordinfil
rement encastrés dans la calcite. Il y a aussi souvent des individus bien 
formés encastrés clans les cristaux de mica, et dans ce cas le pri mes repo
sent presque toujours avec leurs grands axes approximativement parallèles 
au plan cle base du cristal de mica. On aperçoit a ez fréquemment dans 
les cristaux cl'apatite des inclusion d'autre minéraux tels que calcite, pyro
xène, phlogopite, pyrite et :fl.uorite. 

D'après cle nombreuse analyses fajtes à différentes époques, on a con -
tat.é que l'apatite des pyroxénites est toujours l'apatite :fluorée, la teneur en 
fluorine oscillant ju qu'à même 3 . 8 pour cent. On trouvera plusieur ana
lyse. d'apatite canadienne dans la partie II du Rapport des Travaux de la 
Commission Géologique du Canada pour l'année 1 17-78. Le échantillons 
exarn iné. proYicnnent des gisements de Q11 ébec et d' Ontario et comprennent 
les rnriété " sucrées " de même que compact.es du minéral. ~ou donnons 
ci-aprè une moyenne de analy es fournies par le rapport précité et faites 
par C. Hoffman a1ec indication de principaux éléments con tituants :-

Acide phosphorique . . . . . . 39 . 733 
Fluorine . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . 49± 
Chlore . . . . . . . . 0. 257 
Acide earbon ique. . . . . . . . 0. 630 
Chaux. . . . . . . . . . . . .. 41. 933 
Calcium. . . . . . . . . . . . . . 3 . 23 
Insoluble . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 65 

97 . 528 



PLANCHE XXVII. 

Cristaux d'apatite, laissant voir des faces résorbé R. mine du lac Rhéaume, lot 3, 
prolongement-Canton de Templeton, Québec. 
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La densité moyenne était de 3 .17 et les analyses ont donné une teneur 
moyenne en phosphate de chaux équivalente à 86 . 74. 

La production presqu'entière d'apatite des mines de mica d'Ontario et 
Qiuébec est expédiée à Buckingham, sur la rivière Ottawa, en aval d' Ottawa, 
où le minéral est converti en superphosphates pour servir d'engrais, et on 
l'emploie également dans la fabrication du phosphore. 

Baryte. 

Ce minéral n 'a été observ·é qu'à un seul endroit, concession VIII, lot 2, 
de North Burgess, Ont. On y a trouvé des masses de petits cristaux tabu
laires encroutant les parois des druses dan le calcite blanc, près cle la surface 
de la veine à découvert dans les excavations S. E., et associés avec des quan
tités de petits scalénoèdres de calcite. 

Calcite. 

On peut dire de la calcite qu'elle est invariablement un élément cons
tituant des pyroxénites, bien qu'il soit vrai qu'elle est présente en quantités 
très sujettes à varier. Dans certains dykes li> minéral forme d'immen es 
gîtes, principalement à titre de remplissage dans les "chambres" ou poches 
au sein de la roche, alors que dans d'autres il se présente en petites quan
tités seulement à tra\ers la masse du dyke. Il apparaît souvent sous forme 
de couches ou pelliculeP. entre les lamelles des cristaux de mica ce qui nuit 
considérablement à la propriété que possède cc minéral de se diviser en feuil
lets. De sa nature la calcite cristallise d'habitude plus ou moins grossièrement, 
les individus oscillant en épaisseur de 1( à f'. Ils sont parfois beaucoup 
plus gros, attcignmlt une longueur d'environ 3" à 4". Dans ce. cas la cou
leur du minéral est presque toujours blanc ou jaunâtre par opposition à la 
cotù eur clc chair ou saumon, qui domine clans la variété qui cristalli se plus fi
nemmt. Les individus sont toujours en mâcles à répétition suivant - ;i R, 
et sauf quant à la couleur, les rnaP.ses clu minéral ressemblent beaucoup 
à un calcaire cristallin ordinaire à gros grain. Les poches si fréquentes clans 
les pyroxénites P.ont prcsqu'invariablemcnt remplies cle calcite, a\cc laquelle 
on trouve mélangés le mica et l'apatite. Là où l'on rencontre des poches 
viclcR, la calcite a généralement été emportée par la circulation clcs eaux su
perficielles. Chose curieuse, on aperçoit très rarement clcs druses clans la 
calcite, et le tyl_)es habituels c1e cristaux de calcite si communs sur les filons 
minéraux ou recouvrant les fisRtues rlans les calcaires P.éclirnentaires sont ex
trêmement rareP.. Dans une demi-douzaine c1e mines P.eulement aYons-nous 
réussi à clécounir quelques cristaux cle calcite et d'après le témoignage cl es 
mineurs, il cRt éYirlent que cc Ront là cles caR rareP. . Ceux que nous a\ons 
observés se préRentaient généralement Rous forme cle scalénoèdres et étaient 
de petite dimension. On trouYe des criP.tanx cle ce type près cle la surface 
d'une veine cle mica sur la concesP.ion YTT, lot 2, cle X orth Burgess, Ont. 
On a observé à un enclroit-ronceP.sion YTH, lot J 3, clc L oughhorough, Ont., 
-une calcite r011g-c fon cée finement crista1lisée. clans laque1le apparai~sairnt 
des cristaux cl"apatitc porphyritiqucs et arrondis. Il y aYait clans la rnasP.e 
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du minéral rouge une quantité de petites druses tapissées de scalénoèdres de 
calcite blanche. La couleur rouge de la calcite ne semble pas résulter de la 
présence d'aucun minéral étranger mais est propre au carbonate et ne dis
paraît pas après calcination. 

Les autres couleurs propres au minéral sont bleu, blanc, crême et ver
dâtre, et il est à noter que lorsque ces couleurs dominent, on trouve en grande 
quantité, dans le plongement, soit la pyrite, ou plus ordinairement la pyr
rhotine. On rencontre quelquefois enclavés dans le cristaux d'apatite des 
petits blocs circulaires de calcite re semblant à des billes à jouer et dont la 
surface est éminemment glacée. 

Ohabasie. 

On en trouve sur le rang XII, lot 21, de Templeton, Qué., où elle ap
paraît en petits cristaux incolores dans le scapolite et le pyroxène. Les 
cri taux sont de forme rhomboédrique et les macles de pénétration ne sont 
pas rare . Harrington envisage la chabasie provenant de cet endroit de 
même que la préhnite des gisements de mica, comme étant d'origine secon
daire et dérivée peut-être de la scapolite.1 On a obtenu aussi de la chaba
sie et autres zéolites, y compris la natrolite, d'un autre endroit sur le rang 
XII, lot 21, de East Portland, Qué. On a aperçu des petits cristaux rhom
boédriq_ues clairs de chabasie recouvrant de grands cristaux décomposé de 
scapolite à la mine du lac Rhéaume, lot 3, du prolongement de Templeton; 
et l'on a trouvé de menus cristaux de ce qui paraît être de la· chabasie a so
ciée avec de la fiuorite verte sur le rang III, lot 1, de Ea t Portland. 

Chalcopyrite. 

On aperçoit quelquefois des petits grains ou fragments irréguliers de 
chalcopyrite encastrés dans la calcite granlÙeu e des dykes, associés avec des 
pyrites. 

Ohlorite. 

On a trouvé de la chlorite, ayant approximativement la même compo
sition que la ripidolite, sur le rang IX, lot 18, du canton de T empleton, 
Qué., et à diverses autres mines de la même région. 

~ ous donnons ci-après2 l'analyse de cet échantillon:-

Si On ............. . 
Al20 8 .. . • 

Fe20 8 .. •• 

FeO ... . . 
MgO .. . 
H 20 .. . 

l Rap. Trav. Corn. Géol., Can. 1877-8 G. 
~ Rap. Trav. C'om. Géol., Can. 1877-8 G. 

35. 0 
13.18 
4.2 

10.1 
22. 0 
12.64 

98. 8 
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Datolite. 

Ce minéral a été observé en deux endroits, savoir: rang 1, lot 9, de 
Derry, Qué., où il y a des quantités considérables de datolite blanche com
pacte massive, décelant une :fracture porcelainique Wedgewood, dans le pyro
xène et l'apatite, associée avec de la fluorite üolet foncé, et aussi à la mine 
Bobs Lake, concession VI, lot 30, de Bedford, Ont. A ce dernier endroit 
le nùnéral se présente ous forme granuleuse finement divisé, est blanc de 
coulem et peut s'écraser en une poudre fine dan la main. Les échantillons 
que nous avons vus faisaient partie d'une masse pesant plusieurs livres pro
venant du toit d'une veine de mica, faisant partie d'une série parallèle. Cette 
veine tient égalem~mt de la scapolite dans des agrégats c1e grands cristaux 
bien formés . On signale aussi la datolite dans plusieurs autres gisements, 
y compris la mine Lacey, concession VII, lot 11, de Loughborough, Ont. 

Epidote. 

On rencontre parfois ce minéral clans des c1ykes de pyroxénite et il est 
signalé, entre autres endroits, sur le rang XII, lot 23, et rang X, lot 9, du 
canton c1e Templeton, Qué. Dans les deux cas, le minéral est d'une couleur 
vert-jaunâtre et apparaît a\ec le pyroxène foncé et la pyrite. Il y a un 
autre endroit où l'auteur a trouvé c1e l'épic1ote en grande quantité, sur le 
rang I, lot 12, c1e Wakefield, Qué. 

Faitjasile. 

On a trouvé ce minéral en octaèdres blancs assez gros, a socié avec de la 
fluorite verte à la mine Daisy, rang I, lot 9, de Derry, Q·ué. On signale 
aussi sa présence dans divers endroits du canton East Portland. 

Ji'litarite. 

Ce minéral est assez rarement associé avec le mica et l'apatite. Etant 
donné la forte teneur en fluorine c1e ces deux minéraux (jusqu'à 2.5 et 3.8 
respectiYernent) il est curi eux que l'on rencontre si rarement la fluorin e cle 
calcium. Lorsqu'il est présent, il est souvent asRocié avec cles membres de 
la famille des zéolites et semble résulter clc l'altération Rcconclairc cle l'apa
tite. On n'en a trouvé que de petits cristaux (ayant jusqu'à -Y de diamètre) 
lesquels e présentent ordinairement . ons la forme octaédrique ou cubique. 
On aperçoit aussi quelquefois des combinaisons des deux. Le minéral est 
généralement c1e couleur verte ou violette. 

On a observé une quantité extraordinaire de fluoritc à la mine de la 
Calumet Mica Company, rang IV, lot 22, du canton de Huc1der field, Qué, 
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I ci on trouve disséminés à travers la calcite couleur crème, de grandes 
masses de fiuorite d'un brun violacé et l'on a aussi remarqué de petits octa
èdres violets, tapissant les . crevasses et :fissures de même que formant des 
inclusions dans les cristaux de mica (voir Orthite). 

Galène. 

Signalée sur le rang XIII, lot 12, de Templeton, Qué., en menue quan
tités, associée avec le quartz enfumé dans des cavités de calcite rnse. Lors
que galène, sphalérite et chalcopyrite ont présents dans les gisements de 
mica, il est évident que les minéraux résultent toujours de la déposition sous 
les eaux de circlùation. C'est-à-dire qu'ils ont été déposés de la même façon 
que les véritables min~raux filoneux, et n existaient probablement pas comme 
éléments constituants primitifs cles pyroxénites. 

Grenat. 

L'existence du grenat associé avec l'apatite est signalée par Harrington1 

qui mentionne les variétés almanclite et hessonite comme ayant été trouvées 
dans les cantons de Templeton et W ake:field, Q11é., r espectivement. L'auteur 
n'a remarqué nulle part de spécimen de grenat associé avec la phlogopite, 
le mica ou l'apatite. Les deux variété précitées de la région clu mica e 
rencontrent parfois dans le calcaire cristallin près des contacts d'intrusion 
de la pegmatite ou d 'une roche l"emblable. · 

La spes artite se voit en abondance encastré clans les cristaux de felds
path et mi ca clu grand dyke de pegmatite que l'on a attaqué à la mine Ville
neuve, Qné., aR ociée avec apatitc, tourmaline et pyroxè;ne. 

Goethile. 

On a remarqué une certaine quantité de ce peroxyde de fer hydraté ta
pissant le parois de petites cavités dans la marcassite et la pyrite à la mine 
:M:cX ally concession V, lot 21, de North Burgess, Ont. Le minéral appar
tient à la Yariété connue sous le nom de pTzibrami.te, ayant une surface ve
loutée brun foncé et est as ocié a>·ec des petit cTi taux de quartz. 

Graphite. 

On signale son existence à cliver~ cndToit dan la région du mica, as
socié avec apatitc, calcite et pyroxl\ne. L'auteur l'a apen;n sous forme de 
petites paillettes dans le calcaire cristallin blanc que l on frouYe ouveDt en 
co11tig1ùté a\·cc les pyroxéllites et aussi en petites qm,ntités clans la roche 
pyroxénitique même. Dans cc dernier ca., le miDéral . e présente ordinaire
ment comme remplissage en lisière ur le plans de dioclase et paraclase et 
est souYent as. ocié aYec mica et pyroxène écrasés. Le exemples de ce mode 
de gisement ne sont pas rnre. à la mine Lacey, lot 11, concession YII, dn 
canton <le Longhborough, 0Dt. 

1 Loc. cit., p. 26. 
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Hématite . 

Un grand nid d'hématite écailleuse a été tromé sur la concession V, 
lot 9, de North Burgess, Ont., en fonçant sur une veine de mica. Le minéral 
de fer est dans lme sorte de cheminée lenticulaire et contient des cristaux 
de mica épais, d'assez bonne dimension. 

1Sur la concession l:X, lot 1, de Loughborough, Ont., il y a de nids · de 
spécularite massive à grain fin très rapprochés de la veine de mica. 

Hornblende. 

La hornblende primaire, c'est-à-dire le minéral non-pseudomorphe résul
tant de l'altération du pyroxène, n'est pas rare le long des bordures des 
zones de pyroxénite avec des calcaires cristallins. Les endroits notables sont 
la mine Parker rang V, lot 52, du canton de Bigelow; la mine du Père 
Guay, rang D, lot 15, de Wright et le rang III, lot 23 de Hincks, tous dans 
la province de Qiuébec. Aux endroits qui précèdent il s'est formé de grandes 
quantités de hornblende normale, noire et lustrée le long des contacts des 
pyroxénites et du calcaire cristallin. Le minéral forme des amas compacts 
avec des individus ayant jusqu'à -! de diamètre, frais et inaltérés. 

On a remarqué de l'actinote en gros prismes d'une couleur verdâtre, 
en différents endroits, notamment à la mine Fortin et ÜraYelle, rang YII, 
lot 18, de Hull, Québec, et à la mine Silver Qrueen, concession V, lot 13, de 
North Burgess, Ont. En ce dernier endroit on extrait des feuilles d\me va
riété blanche et :fibreuse d'amphibole connue sous le nom de " cuir de mon
tagne." Ce minéral existe aussi à la mine lac Girard et en divers endroits 
du canton de Derryè Québec. Les variétés hornblendiques d'amiante appe
lées anlianthus et byssoli.te ont été constatées en plusieurs endroits, notam
ment sur le rang VI, lo t 19, de Hull, Qué. Là lP- premier de ces minéraux 
est en anrns avec des fibres qui atteignent presque un pied de longueur et 
sont de couleur bleuâtre. On le trouve sur le contact d'une felsite avec la 
pyroxénite et c'est probablement un produit d'altération du pyroxène, causé 
par des émanations pneumatolytiques accompagnant l'irruption de felsite. 

Ce qui est probablement de l'édénite, une espèce claire, rougeâtre de 
hornblende a été trom·é associé avec de la trémolite grise sur la concession 
X, lot 1, de T,ougbborough, Ont. 

111 olybdénite. 

On trome ,,oment ce minéral clans les dykes cle pyroxénite, quelquefois 
en gro · amas pesant plusieurs livres, mais plus souvent en forme de petites 
taies ou écailles dis éminées dans le pyroxène. Il est douteux que la rno
lybdénite soif un constituant original clcs pyroxénites, car r auteur a constaté 
qu'on le trouve habituellement clans le Yoisinage intime de clykes de peg
matite ou de folsite recoupant les g isements de mica. Il paraît clone prn
bablc que le minéral a été charrié par une irruption postérieure et résulte 
de l'imprégnation cle la pyroxénite par des minéralisateurs Yen an t des dykcs 
a cilles. 

22 
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N atroz.ite. 

Un. minéral fibreux ressemblant à de la natrolite a été constaté couvrant 
de petits cristaux de calcite, en géodes à la mine 1\Ioore et Mark , rang II, 
lot 4, de Alleyn, Qué. Les individus sont trop petits et trop altéré pour 
permettre une déter:mination précise et le minéral peut être de la stilbite 
ou quelque autre membre de la famille zéolite. 

Olivine. 

L'olivine n'est nullement fréquente dans les gisements de mica et on 
ne la trouve qu'à une mine, la mine Parker, rang Y, lot 52, du canton 
Bigelow de Québec. On rencontre là de gros cristaux bien formés, associés 
à du pyroxène et tapissant fréquemment les murs cles nids d'une façon sem
blable à ce dernier minéral. Les cristaux sont cle couleur vert gri âtre, de 
forme habituellement tabulaire et avec un lustre vitreux. Les plus gros 
individus observés avaient une longueur cl'rà peu près 4". Sur l'est de la 
mine on a attaqué une petite veine de mica et l'olivine contient en cet en
droit beaucoup de cristaux noirs de spinelle. Ce dernier est aussi disséminé 
dans la calcite blanche grossièrement cristalline de la veine proprement dite. 
A la surface, les cristaux d'olivine ont trè décomposés et friables, possé
dant une couleur brune ou jaune et laissent voir souvent un haut degré d'iri
descence sur leurs facettes. (Voir page 111 et Planche XXXI) . 

Orthite 1 ou Allanite. 

On constate disséminés clans la calcite ma ive du rang IY, lot 22, de 
Huddersfield, Qué., cles cristaux tabulaires ayant plus de 1" cle diamètre et 
possédant la nature et l'aspect cle l'orthite. Le minéral est noir et pos ède 
un lustre métallique sur les faces de ses cristaux bien que souvent enduit 
d'une substance d'altération brune caractéristique de l'orthite. La fracture 
en conchoïdale et les ,surfaces qui en résultent possèdent un lustre qui Ya du 
Yitreux au réRineux. On n'a pas fait d"analyse de ce minéral intéressant mais 
il faut remarquer que la fiuorite, qui en cet endroit se trouve en quantité ex
traordinaire et forme sou>ent de grand mas ifs encastrés dan la calcite, 
dans le Yoisinage immédiat des cristaux foncés, po ède invariablement une 
couleur violet foncé . La teinte violette di paraît aYcc l'éloignement de l'or
thitc, jusqu'à la couleur normale lilas que po sècle le minéral à cette mine. 

1 Depuis que cc qui précède a été décrit, une commun ication a été reçue du Dr 
Kolbeck, de la Koenigliche Bergakademie, Freiberg, I, Sa., à qui un l!chantillon de ce 
min éra l aYait i'ti' soumis pour déterm inati on. L'e Dr Kolbeck a bien voulu faire une 
analyse dr l'échantillon et a Mclaré que c'était de l'orthite. 
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Orthose. 

L'ortho e est un consctituant fréquent de beaucoup de pyroxénites et, 
associé au quartz et au pyroxène, en quantité variable, il forme beaucoup 
des types rocheux des dykes. On trouve rarement le minéral dans des 
cristaux bien développés, bien que l'on trouve quelquefois des individus épars 
a sociés aux cristaux de pyroxène qui tapissent les murs des nids ou :fissures. 
Comme couleur, il va du blanc, gris ou bleuâtre au brun rose et rouge, une 
teinte bleue, grisâtre ou bien grisâtre étant la plus commune. Le mode 
de gi ement habituel est sous une forme massive, gros ièrement cristalline, 
les individus allant de f' à 1" de longueur et étant fréquemment entremêlés 
de quartz ou de titanite. L'association intime fréquente d'un ou plus . des 
minéraux suivants, en quantités variables avec l'orthose, constitue des types 
rocheux qui caractérisent les dykes de pyroxénite. 

Orthoclase: + titanite, + pyroxène, + apatite, + phlogopite, +quartz. 
L'orthose rose est, en plus, le constitUant principal des nombrëiïx :filom 

de pegmatite que l'on trouve recoupant les gisements de mica et de phos
phate. 

On voit des cristaux d'orthose blancs, petits mais bien formés qui ta
pissent une crevasse superficielle du rang X, lot 13 de Hull, Qué. 

Phlogopite. 

La nature et l'existence de la phlogopite ou "mica ambré,. a déjà été 
amplement décrite au titre "Mica" et ailleurs dans cc rapport.. Il est donc 

FIG. 61.-Types de cristaux eompotiéti de ph logopitc. 

inutile d'entrer dans plus de détail:; au sujet clc cc minéral. On doit se 
souvenir, d'aprè · l'opinion exprimée par beaucoup d'auteurs que la musco
vite est e~lement une forme altérée de la. phlogopite, qu'on ne signale pas 
de cas cl existence de muscoYite daus un dyke de pyroxénite; et aussi, qu'on 
ne cite pas, à la connais._ance clc l'auteur, crcxernplc d'encheYêtrcment de 
deux Yariété , sauf peut-être tL l'extrême-la biotite-que l'on trouve quelque-
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fois en enchevêtrement avec la muscovite dans certains dykes de pegmatite 
et aussi dans cer tains gneiss. 

La figure ci-jointe fait voir des cristaux composés de phlogopite. 
Le phénomène optique connu sous le nom d'astérisme qui caractéri e si 

nettement certaines phlogopites peut être signalé ici comme se montrant en 
évidence dans des feuillets provenant des localités suivantes :-

LOCA LI'rÉS 0 U· L'O~ T ROUVE LE l\!ICA ASTERIE. 

Province. 

Ontario. ,, 
" 

" 

" 

" 
" 

Québec. 
" 
" ,, 

" 

Can ton. 

Bedford .•. .. ... .... ............... .. .. .. 
··· ···· ·············· ······· ······ 

Loughborough ..... ...... . 
" 
" 
" 

North Burgess .. .. ... .. .. .. ....... .. . 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

South Crosby.::·.::·.:::: ::::·.: :.::::: : 

Blake ... .... .. ..... .... .......... ..... . 
H nll ....... ...... ...... ..... .. ............ . 

" 
" 

W est Portland ... ...... ........... . 
Temleton .... ... ............ . ......... . 

Concession. 1 

\'Ill 
l[ 

VI II 
VIl 
I X 
..X 
V 
V 
V 
V 

VI 
VI 

VIII 
VI II 
VIII 
l X 
JX 
V 

Rang 
I V 
Vl! 
X II 
X IIJ 
II I 
IX 
X 

A = vague double ; Al =simple fort ; A2 = double fort. 

Lot. 

6 
5 

13 E .; 
11 
1 
1 

13W.! 
8 
9 

16 
10 
20 
1 
2 

4,5, 7 
6 E.! 

17 E ! 
9 

43 
19 
10 
13a 
2-! 
lï 
10 

* La variété de mica laiteuse de cette mine, possède A2, la claire A. 

Degré 
<l'astérisme. 

A2 
A2 

AI A 
A2etA* 

Al A 
A2 

AlA 
Al 
Al 
A 
Al 
Al 

AlA 
A2 
A2 
A2 

Al A 
A 

Rayon unique 
A 
A 

A2 
A2 
Al 
Al 

L'a térisme a été attribué à la présence dans les feuillets de mica d'ai
guilles microscopiques de rutile, tourmaline ou cyanite disposées ymétri
quement en bandes inc1inée à 60° approximativement, les une sur les 
autres. Il paraît probable que ce n'e t pas l'explication exacte du phéno
mène si l'on en juge par le fait que les feuillet. montrent souvent de degrés 
très variables d'astérisme. L'auteur a fendu une plaque épaisse de 11;" pro
venant d'un cristal de phlogopite, et il a fendu ensuite cette plaque en laie , 
d'épaisseur égale, autant que possible et lai sant pa ser la lumière. Dans 
quelques cas, les feuillets examinés ne lai s aient pas voir d'astéri me et d'au
tres lais aient YOir ra térifmic double au plus haut degré. On a trouvé que 
les feuillets de mica ambré argenté nuageux, dont les lamelles étaient en con
tact un peu lâche les unes a1·ec let: autre dénotaient habitue1lement un 
plus haut degré d'astérismc que les feuillet~ compacts, clairs et durs. 1./a -
térisme le plu parfait con,:taté dan" aucun des micas, proYenant d'échan
tillon d'une yariété blanche et bri~ante, existant dan. un calcaire (proba-



PLANCHE XXVIII. 

Cristal de phlogopite dont la portion supérieure a subi un mouvement de rotation de 
20° et cimentée dan s sa posit.ion nouvelle par de la calcite, provenant de la 

mine Cantin , lot 1, concession IV, Canton South BurgL'SS, Ont. 
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blement comme résultat d'un contact métamorphique dû à une irruption 
ignée) sur la concession II, lot 5 du canton de Bedford, Ont. La compo
sition exacte et la nature de ce mica n'a pas été encore bien déterminée. 
Il semblerait donc que ce qu'on appelle l'astérisme e t simplement dû à des 
interstices, des craquelages ou des striations menues dans les feuillets de mica, 
causés par un bouleversement physique, soit durant, soit après la formation 
des cristaux. Le bouleversement peut avoir été causé par une pression exer
cée extérieurement ou par la force de cri tallisation d'une substance miné
rale enclavée comme de la pyrite, calcite, apatite, etc., ou peut être due à 
des mâcles à répétition. •Comme on pourra en juger par la li. te précé
dente des localités, le mica dénotant de l'astérisme n'est pas borné au can
ton de North Burgess, dans Ontario, mais on le trou>e en beaucoup d'en
droits assez distants dans les régions à mica d'Ontario et de Québec. 

Prehnite. 

Harrington signale l'existence de ce minéral provenant du rang XII, 
lot 16 et aussi du rang XIII, lot 23, de Templeton, Qué. L'auteur n'a pas 
constaté de spécimens en examinant les dépôts. L'échantillon précédent 
était translucide, et d'une couleur blanc jaunâtre avec une teinte verdâtre. 
Il paraît aYoir existé dans une cavité et montrait une urface arrondie, 
faite d'un agrégat de cri taux. La dureté dépassait 6 et le poids spéci
fique Z.891. 

Pyrite. 

Bien que n'étant pas en abondance clans les pyroxénites, la -pyrite se 
rencontre néanmoins fréquemment, et de fait, dans certains gii:;ements, cons
titue un accessoire désagréable, au point cle vue du mineur, en raison de 
son aptitude à se décomposer, l'acide qui en résulte attaquant le mica et 
rendant souvent inutilisables les cristaux proches de la surface. Pour cette 
raison, cle grandes quantités de mica appelé rouillcux ont été mises clc côté 
quand on exploitait les portions supérieures des dépôts, les feuillets étant 
tachés d'oxyde de fer et impropres aux usages électriques. On a sorti au si 
cle ces gisements des cristaux cle mica contenant beaucoup cle pyrite qui 
sont habituellement durs et cassants et caractéri és par ce que l'on appelle 
la COlÙeur "ambré vineux", paraissant due à l'existence de sulfure cle fer 
dans la matière cle clyke. Bien que, cle nature massive et, sous cette forme, 
constituant quelquefois des filons solide. de plu ieurs pouces cle largeur, la 
pyrite se rencontre plus généralement sous forme cle fragments i olés et ir
réguliers ayant sou>ent une surface piquée comme si elle arnit été attaquée 
par un agent dissolvant. Les fragment cle ce genre sont habituellement 
enclaYés dans de la calcite ou de l'apatite. Les cristaux ne sont pas rares, 
lem forme étant habituellement 0, oo 0 et ( oo 02) , oit simples soit com-

---r 
biné~. Beaucoup clc cristaux, cle tenue octaédrique. mais aYcc cles bo1'ch et 
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des angles courts, sont enclavés clans une sorte de lisière bleuâtre, sur le 
rang II, lot 10, cl' .Alleyn, Qué. Il y a aussi avec le mica des quantités ex
traordinairement fortes de pyrite, sur le rang IX, lot 23, de Blake, Qué., 
concession VIII, lot 6, de Loughborough, et concession V, lot 21, de North 
Burgess, Ont. En ce dernier endroit, il y a de la marcassite avec la pyrite, 
qui paraît former une proportion considérable du remplissage filoneux. 

Assez souvent, des petits cristaux de pyrite sont centenus clans les feuil
lets de phlogopite et ils donnent alors souvent naissance à des figures de 
pression très parfaitement naturelles. 

Pyroxène. 

Le mica et les clykes apatitifères sont, comme l'indique leur nom, prin
cipalement composés d'un membre quelconque du groupe pyroxène. L'es
pèce la plus commune d'après Harrington1 paraît être une sablite alumi
neuse ou un pyroxène ferro-magnésien; mais on trouve fréquemment d'autres 
espèces de cliopside comme la malacolite et le diallage. 

Les variétés orthorhombiques, comme l'hypersthène et l'enstatite se 
rencontrent souvent, sans êb:e fréquentes. Le mode cl'exi tence du pyro
xène est très variable et les clykes atteignent en conséquence des caractéris
tiques diverses. Quelquefois, un clyke est formé d'un pyroxène granulaire, 
finement cristallin, mélangé à du feldspath et du quartz, formant une roche 
compacte dure où l'on trouve enclavés des cristaux de mica as ociés à de 
petites quantités de calcite. D'autre fois au si, un massif de cristaux de 
pyroxène, souvent de grande taille, peut être plu ou moins étroitement en
cheYêtré aYec de la calcite, rempli:; ant les inter tices entre les cristaux 
partiellement dé1eloppés. C'est dans ce type de clyke que les nids souvent 
tapissés d'ind ividus bien cri stalli és de pyroxène, se rencontrent si fréquem
ment, les cavités étant reliées par des fissures de grande taille. Ce mode 
d'existence a donné aux dépôts de mica associés aux clykes de ce genre la 
désignation commune parmi les mineurs de mica de dépôts en "nids et 
fissures." Un troisième type de dyke est celui où les cristaux de pyroxène 
forment un massif relativement compact avec peu de nids, mais avec des 
filons de fissure bien nets et réguliers, traversant le dyke. Les murs de ces 
filons de fissures sont souvent tapissés de grands cristaux de pyroxène bien 
dél-eloppés (voir planche XXIX). 

La tenue des cristaux est prismatique et les combinaison les plus ha
bituelles sont- oo P œ,P oo, ooP oc, Poo, P. Il y a cependant souvent cl au
tres plans et entre autre : 2P, 3P, et 6P. Les cri taux sont souvent striés 
longitudinalement et fréquemment aplatis dans la direction de l'orthodia
gonale. Les cristaux terminés aux deux bouts ne sont pas inconnus, mais 
ils sont rares et on les trouve souvent enclavés dans de l'apatite et de la cal
cite. On en a constaté de bons exemples sur la conce sion VII, lot 19, du 
canton de Bedford, Ont. 

En fait de couleur, le minéral va de presque blanc au presque noir, la 
teinte la plus commune étant un gris verdâtre. Il est notable que le pyro-

l Rap. des Trav., Com., Géol., Can., 1877-8, Partie G. 
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xène a sez frais, presque intact, e t relativement rare, même dans les ou
vrage profond . Dans certains dépôts les cristaux lustrés et frais sont 
fréquents, mais, en règle générale, le minéral est terne dans la masse et les 
faces des cristaux sont mates et rugueuses. Quand les cristaux de pyroxène 
sont lu trés et frais on peut les prendre quelquefois pour de l'apatite, spé
cialement quand les faces prismatiques sont développées au même point que 
celles clu pinacoïcle, ce qui donne aux individus un aspect hexagonal. 

On trouve souvent des irruptions cle mica, pyrite, calcite et apatite 
dans des cristaux de pyroxène, les deux premiers cle ces minéraux étant les 
plus fréquents. L'on trouve souvent des cristaux fracturés et ployés qui ont 
été récimentés par de la calcite ou de l'apatite. 

Le clivage parfait que montrent les cristaux de pyroxène est un trait 
notoire, les directions les plus vi ibles étant oo Poo et 00 P. Les cristaux 
maclés sur oo P oo sont fréquents et l'on ob erve souvent ::;ur les grands 
cristaux des cloisons bien visibles ou ·pseudo-clivages cl us à la macle. 

Le trait le plus intéressant et le plus facile à observer relativement au 
pyroxène est la tendance à s'altérer en une sorte d'ouralite. Ce minéral est 
e sentiellement un pseudomorphe de la hornblende, d'après le pyrnxène qui 
con erve la forme de cristal de ce dernier minéral tout en acquérant la com
position et le clivage clu premier. Ce qui était primitivement cles cristaux 
de pyroxène se rencontre fréquemment altéré en minéral bleu verdâtre avec 
une structure fibreuse et qui doit se rapporter ià l'ouralite ou la traversellite. 
Cette transformation du pyroxène en hornblende se remarque spécialement 
dans les cas où les clykes, la pegmatite ou la felsite recoupent les pyroxé
nites. Les endroits que l'on peut signaler sont, le rang XIII, lot 12a du 
canton de Hull, rang VI, lot 19 du même canton et rang II, lot 24 de 
W akefielcl, tous dans la province cle Québec. En ce dernier cndroi t (mine 
Lake Girard), on a constaté cle grands cristaux cle pyrnxènc qui consistaient 
en un noyau interne de minéral poudreux, tendre, vert, ayant une couverture 
extérieure, épaisse quelquefois de f' cle traver ellite bleue fibreuse dont les 
fibres sont perpendiculaires aux faces cles cri. taux primitifs. La formation 
d'hornblencle bleue, le long clu contact d'un épanchement cle felsite aYec cle la 
pyroxénite est décrite clans les notes sur la mine de mica située sur le rang 
XIII, lot 12a, clu canton de Hull. Trois analyses par Harrington sont 
jointes à ces notes, la première représentant la composition de la portion 
centrale ou non altérée; la seconde est celle cle la zone bordant le centre et 
partiellement altérée en minéral terne et la troisième représente la portion 
la plus altérée ou extérieure du même cristal. Les poids spécifiques cles 
échantillons étaient, clans le premier cas, 3.18; clans le scconcl, 3.205 et clans 
le troisième seulement, 3.003. Bien que différent par le caractère minéralo
gique, les zones intérieures cle cri tal ont beaucoup la même composition chi
mique. 
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Analyses de Cristaux de Pyroxène. 

A. 

Zone interne ou inaltérée. 

i02 ............ .. 
Al20 3 ........ .. 

Fe20 3 •••••••.••.. 

Feü ............ . 
~'lnü ... ..... .. . 
Caü ....... ... . 
Mgü ........ . 
K 20 . . ....... . . 

a20 ... . ..... . 
P erte par combustion .. 

B. 

Zone intermédiaire ou partiellement altérée. 

Si02 •• 

Al2 0 3 ••• .• ..•. 

Fe20 3 ...... . . . 

Feü .......... . 
Mnü .................. . 
Caü ... . 
~'lgü ................. . 
K 20 ........ .... ..... . 
Na20 .. ............... . 
Perte par corn bu tion. . . . . . . . . . . . . . 

c. 

Zone externe ou complètement altérée. 

Si0 2 •• 

Al2 0,i· ........... . 
Fe~03 .•.... . ..• ... 

Feü ... . .... . .... . 
:J[nü. . . . . . . . 
CaO ...... . . 
Ugü ....... . 
K90 ....... . 
N~.,O ............... . . . 
PCI~tc par cornlrn~ tion . . . . . . . . . . . . 

50 .868 
4 .568 
0.970 
1. 963 
0.148 

24.438 
15.372 

0.497 
0.218 
1.439 

100.481 

50 . 98 
4 .825 
1.7-±1 
1.358 
0.152 

24.392 
15.268 
0 .150 
0 .176 
1 .200 

100.000 

52 .823 
3 .215 
2.067 
2.709 
0.276 

15.3 9 
19.042 
0.6 6 
o. 9 
2. -W3 

99.508 



PLANCHE XXIX. 

Gros cristaux de pyroxène au lot 13, rang XV, Canton de Hull, Qué. 
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Dans ce dernier cas, il y a une déperdition d'à peu près 9 pour cent de 
chaux et un gain de 4.5 p. c. de magnésie; cette déperdition et ce gain pa
raissent expliquer le changement de pyroxène en hornblende. Les analyses 
qui précèdent représentent bien la composition moyenne du pyroxène des 
roches archéennes d'Ontario et de Québec. 

Pyrrhot,ine. 

La pyrite magnétique est un minéral encore plus prédominant dans les 
gisements que l'espèce ordinaire et on peut facilement la constater, si elle 
n'est qu'en quantité accessoire, dans la majorité des veines de mica. Comme 
dans le cas de la pyrite, le minéral est généralement, soit massif, soit sous 
forme de fragments irréguliers avec des surfaces piquées ou dentelées encla
vées dans de la calcite ou de l'apatite. Des cristaux cle mica entourés de 
pynhotine massive ont été observés dans certaines mines et dans ce cas, on 
trouve généralement que les lamelles sont cle teinte brun rougeâtre et assez 
dures et cassantes. De petites plaques de pyrrhotine sont fréquentes dans les 
calcaires cristallins qui bordent souvent les dykes de pyroxénite et ces pla
ques possèdent quelquefois des contours vagues de cristaux. Mais, plus sou
vent, les minéraux sont également en forme de fragments irréguliers. Il est 
à noter que la calcite trouvée dans les gisements où il y a beaucoup de pyr
rhotine ou de pyTite' c t presque invaTiablement de couleur claire (habituelle
ment blanche, crème, ou jaune) en contre indication de la teinte saumon 
prédominante clu minéral normal. Ce fait se remarque pécialement à la 
mine Moo e Lake, rang IV, lot 1, du canton Yilleneuve, Qué.; à la mine 
Cantin, concession IV, lot 1 de South Burgess, Ont., (calcite aussi d'une 
teinte bleue) sur la concession XI, lot 10, cle Bedford, Ont., et sur la con
ce sion YII, du lot 19, cle Bedford. 

La surface des fragments cle pyrrhotine du premier de ces endroits est 
particulièrement ruba.nnée, ressemblant à la surface d'une lime rugueuse, les 
arètes suivant cependant souvent une marche onduleuse. Le minéral paraît 
avoir été comprimé ou pressé parmi la calcite avec laquelle on la Tencontre, 
avoiT pénétré le long de. plans de clivage de ce dernieT minéral, ce qui lui a 
donné une urface nervée. 

Quartz. 

Quoique divers auteurs aient souvent parlé de quartz, comme minéral 
fréquent dans les gisement de mica et d'apatite, l'expérience de l'auteur 
de ce rapport prouve qu'il est très rare. Le quartz massif, laiteux se ren
contre quelquefois clans le massif des dykes et le minéral existe aussi associé 
au feldspath comme un élément de formation de roche de même qu'on le 
trouYe dans le granite ou roches semblables. Mais on rencontre extraordinai
rement raTement des cristaux cle quartz et, seulement en qualité cle petits 
individus tapissant les murs de géodes cle la calcite ou cle l'apatite. On ne 
le Yoit jamais associé aux cristaux de P)TOxène sur les murs des nids clans 
la pyroxénite. A la mine Goldring, rang IX, lot 17 du canton T'empleton, 
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Qué., on a vu des cristaux de quartz ayant jusqu'à 1" de longueur, tapi sant 
les cavités de l'apatite massive et sur le rang VI, lot 15, du même canton, 
il y a de grandes quantités de cri taux d'améthyste pâle. On signale aussi 
du quartz de chalcedoine provenant de la localité précitée. Beaucoup de ce 
qu'on appelle quartz vitreux massif e t probablement de la capolite fraî
che et intacte qui existe quelquefoi. en quantités considérables dans les 
pyroxénites. 

Deux cri taux pseudomorphes très parfaits d'un minéral dur, terreux, 
du genre du quartz ont été obtenus de la concession VII, lot 14, de outh 
CTOsby, Ont. 

R ensslaérite. 

Ce minéral est un p eudomorphe de stéatite d'après le pyroxène et est 
signalé dans les dépôts de mica, comme aus i quelquefois un minéral un 
peu semblable, la pyrallolite. 

Rutile. 

On dit qu'il y a du rutile dans quelques dépôt de mica, un des en
droits étant le rang X, lot 10, du canton T empleton, Qué. L'auteur n'a 
con taté de spécimens dans aucune des mines, mais _il y a de très gros 
prismes dans un :filon de barytes, associé à une actin-0te verte aciculaire, 
sur le rang XIII, lot 13 J . t, de 'l'empleton. Le filon est ur. le contact 
de l'amphibolite avec le calcaire cristallin. 

8capolile. 

Dans beaucoup de dépôts de mica, il y a de la scapolite en quantité 
considérable et souvent sous forme de grands cristaux, soit en individus 
isolés, ou plus généralement en aggrégats de cristaux. Si l"on pouvait exa
miner soigneusement la matière rochem;e de dirnrse mines, il e t probable 
que l'on trouverait dans la majorité des pyroxénites de la capolite en quan
tités insoupi;onnées. Quoique généralement fraîche et intacte--et, dans ce 
cas, pos. éclant les traits caractéristiques, lustre vitreux et fracture fendillée, 
la scapolite rencontrée le plus fréquemment a subi beaucoup d'altération et 
est opaque, souvent terreuse aYcc 1m lustre soyeux. La capolite fraîche, de 
forme mas. i1·c est assez abondante à la mine Ilorseshoe, rang XYI, lot 6 
du canton cle Ilull, Qué .. et contient ouwnt <les cristaux d'apatite et de 
mica. Les enchoits notables dans Q11ébcc où l'on trouve en quantité de la 
scapolitc altérée sont : mine Chaibee, Hull; rang XII, lot 13 de T'ernpleton 
(en cristaux carrés bien formés) ; et clan Ontario: mine Baby, concession 
Y, lot 13 O. t cle :Korth Burgess : conce~ ion YIII, lot 1, du même canton; 
mine Bobs Lake, conce$. ion YI, lot 30, de Bedford (voir planche XXX). 

Le cri taux qu'on voit habituellement sont des combinaisons deoo P oc, 
oo PP, Poo, oP, et quelquefois oo P2, 3P, 3P3. Le cfü·age parallèle àoo Poo 
e. t prépondérant. 

Comme couleur la scapolite est habituellement <l'une teinte grise, blan-



PLAN'CHE XXX. 

7 

Groupe de cristaux de scapolite, de la mine Bobs Lake, lot 30, concession VI, 
Canton de Bedford, Ont. 
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che ou jaune. Un spécimen de scapolite provenant d'un dyke de pyroxénite 
du comté d'Ottawa, Qué., a été analysé par M. F . Adams, qui a trouvé 
qu'il contenait :-

Si0 2 • •• 

Al203 . . 
Fe:,0 3 .. 

·CaO . . . 
:M:gO . . . 
K 20 . . . 
Na20 . . 
Cl. . . . 
803 . . . 
H 2 0 . . . 

54 . 68 
22.45 

0.±9 
9 .09 
trace 
1. 13 
8 .36 
2.41 
0.79 
0 .86 

100.44 

La présence de chlorure est spécialement intéressante en raison de la 
petite quantité de cet élément présente dans l' apatite des dykes (0.25 p. c. 
à peu près) . Pour s'assurer si le clùorure est un constituant habituel de la 
scapolite des pyroxénites, quatorze autres échantillons ont été examinés par 
Adams et, clan tous, on a constaté la présence de chlorure bien que géné
ralement en petite quantité. Un endroit où la scapolite est présente plus 
qu'à l'ordinaire est la concession VIII, lot 6, de Bedford, Ont. Là, de 
grandes quantités de scapolite tendre ma. sive, fortement a.Itérée forment vir
tuellement tout le remplis age :filoneux des veines de mica, la calcite et 
l'apatite étant notoirement absentes. 

Servenline. 

Les clykes de serpentine amiantifère ne Ront pas rares clans la série 
Laurentienne des comtés d'Ottawa et de Pontiac, Qué., et l'on a constaté 
plusieurs cas de dykcs de serpentine, recoupant ou pénétrant des dépôts de 
mica. Le localités notoire. sont, rang XVI, lot 27, de Hull, et rang X, 
lot 2, de Templeton. Au premier de ces endroits, la roche était sous la 
forme de dykes étroits recoupant la pyroxénite, mais en ce dernier endroit, 
un éclatement de la pyroxénite paraît s'être produit avec une compression 
de la matière de serpentine dan. le fissures formées et une certaine quan
tité de ré orption du pyroxène et du mica. Des cristaux de ce dernier mi
néral, d'une couleur argentée et traversés de menus craquelageR irréguliers 
comblés avec de la serpentine qui, clans quelques cas, aussi a pénétré entre 
les lamelle se rencontrent enclavé dans une serpentine tcn he Yert jaune. 
Il y a là des filets de chrysotile ayai-.t ju~qu·à ~" de largeur. 

Spécularile. 

On la signale . ur le rang TX, lot 11, cle TL'mpldon. Qué .. en petits 
cristaux brun jaune m:sociés à du quartz et de l'apatite. Le minéral existe 

23 

' 
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probablement plus fréquemment qu'on le suppose, fmais on peut n'y pas 
faire attention parce qu'il est en petits cristaux foncés . 

Sphalérite oil Blende de Zinc. 

Ce minéral est signalé dans le rang IX, lot 17 de Templeton, Qué., en 
petits cristaux jaune brun associés avec quartz et apatite. Il e présente pro
bablement un peu plus souvent que l'on ne uppose, mais sa pré ence e t sus
ceptible de passer inaperçue du fait qu'elle apparaît en petits cristaux foncés . 

Spinelle. 

Le spinelle est un minéml assez rare dans les dépôt de mica et on l'a 
trouvé en un endroit seulement, rang 1 , lot 52, du canton de Bigelow, Qué. 
I.Jà, comme on l'a déjà dit au ujet de la mine Parkee, une sorte de nid 
irréglùier a été attaqué clans un amas de p)Toxénite contenant une oliYine 
grisâtre mêlée de calcite blanche et de mica foncé . Epars dans cet amas, 
il y a de spinelles noires bien cristallisée , du pléonaste en individu qui 
vont jusqu'à !" de largeur. Le cristaux sont quelquefois agrégés en petits 
groupes et sont généralement de la combinai on 0, oo 0, m 0 m et le ma
clage n'est pas rare. L'existence paraîtrait être rattaché à une irruption 
de péridotite d'une époque postérieure à la pyrnxénitc. La planche XXXI 
montre le mode d'existence du minéral. 

Stéatite o-u Talc. 

Un minéral tendre, savonneux, de couleur gris verdâtre et re emblant 
au talc se voit fréquemment dans les plans de jointage des clyke et paraît 
être, dans beaucoup de cas, un produit d'altération du mica. De vrai pseu
domorphe de steatite d'aprè le mica existent sur le rang III, lot 51, du 
canton de Thorne, Qrué., et l'on peut souvent voir ce dernier minéral pa sant 
au premier. 

T itan-ite. 

Un des mmeraux accessoires qu'on voit le plus souYent dans le pyro
xénite . En règle générale, la titanite tend à se voir en plus grande abon
dance dans les portions les plus acides des dyke , as ociée au feldspath et 
quelquefois au quartz. L'auteur a particulièrement constaté l'exi tence pres
que universelle, clan le lisières de pyroxénite, de zones acides consi tant 
en roche foncée essentiellement de feldspath et titanite gris, bleu et bru
nâtre. Les cristaux vont de ±" à f' de longueur et ont souvent de la tenue 
type tabulaire et pyramidale de ce minéral. La couleur e t presque inva
riablement un brun foncé tirant sur le noir et les cristaux sont habituelle
ment plus ou moins opaques. 

On trolwe au si quelquefois des indiYidus de titanite enclavés dans le 
pyroxène mais ce mode cl"existence est rare en comparai on de l'a sociation 
prédominante du minéral a"l"'ec les membres plus acides de l'amas du dyke. 



PLArJCHE XXXI. 

Spinelle as ocié à de la calcite, olivine et mi ca. de la mine Parker, lot 52 , rang V, 
du C;wton de Bigelow, Qué. 

C, calcite ; 0 , oJi,•ine ; S, sp inelle; ~I. mica. 





PLA~CHE XXXII. 

Tourmaline (schorl ) traYernant l'albite et la mi cr ocline d'c la mine Vi lleneuve, 
lot 31, rang J , Canton de Villeneuve, Qué. 



• 



PLANCHE XXXIII. 

Tr molite gri se du lot 5, concession 11. Canton de Bcclforcl, Qué. 
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On a constaté aussi quelquefois des cristaux de titanite encastrés dans de 
l'apatite ou de la calcite. De nodules ronds de calcite semblables à ceux 
qu'on trouve si auvent dan l'apatite ont quelquefois inclus dans la tita
nite. Il y a beaucoup de cristaux de titanite rose recoupant la pyroxénite, 
sur le rang XII, lot 12a, de Hull, Qué., et l'on a V1.1 des individu possédant 
un lustre très fort sur la concession VII, lot 19, de Bedford, Ont. 

Tounnaline. 

Se pré ente fréquemment dans le pyroxénites, associée à l'apatite, au 
pyroxène à la pyrite, calcite, etc. Ce minéral peut aussi se rapporter à l'espèce 
schorl ou tourmaline noire et po sède la tenue prismatique ou rhomboëdrique. 
Tout en paraissant quelquefoi être d'origine primaire et faire partie de la 
pyroxénite proprement dite, une grande quantité de tourmaline trouvée dans 
les dykes est certainement due aux épanchements acicle qui recoupent si 
souvent les pyroxénites. Le schorl est un constituant presque constant de 
ces dykes acides et a souvent été déposé dans la pyroxénite avoi inante par 
des émanations pneumatolytiques. La pyroxénite, en fait a été tourmalinisée. 
Il y a de grandes quantités de schorl en prismes ayant jusqu'à 18" de lon
gueur, dans la pegmatite de la mine Villeneuve, Qué. Il y a aussi des tour
malines vertes et roses à la mine Leduc, canton de \Yake:fielcl, en grandes 
quantités, associées à de la lépidolite et qui ont été extraites comme pierres 
precieuses. Il y a assez abondamment aussi de la tourmaline sur la con
ce .. ion IV, lot 17, de Bedford, Ontario, ous forme d'agrégats de petits cris
taux aplatis de tenue prismatique et aussi massifs. De grands amas de ce 
qui e t probablement une tourmaline bnm rougeâtre sont associés à un mica 
jaunâtre, sur la concession X, lot 1, de Loughborough, et sur la concession 
II, lot 5, de Bedford, Ont. Le minéral est compact, de forme massive aYec 
quelquefois de petits cristaux développés dans ramas, et des fragments res
semblent de près à la vé uvianitc comme aspect extérieur. 

Trémolile . 

On a souvent con taté cette espèce d'amphibole comme résultat de l'al
tération du pyroxène. 11fais les endroits les plus notables et où le minéral 
existe en grandes quantités sont sur la concesf'ion X, lot 1 cle Loughborough, 
et con ces. ion V, lot 5, clc Bedford, Ont. Là, l'action métamorphiql1c de 
contact cl 'une irruptive sur un calcaire cristallin a amené la formation de 
grandes quantités de trémolite vert grisâtre qui e t en agrégat cle cristaux 
interpénétrants adjacents au contact cl.épanchement. Les prif'me::; atte ignent 
quelquefois une longueur de 6" à 8". En plus, il y a beaucoup c1e trémo1ite 
brune, aciculaire en amas compacts clans certaines })Ortions des dépôt.. La 
planche XXXIII fait Yoir un amas de trémolite grif:e f:Ur la concession II, 
lot 5 cle Bedford. Il ~· a auf:si de la trémolite fibrenf'e, blanc Yerclâtrc sm le 
rang II, lot 4, cle .:\lleyn, Qué., où elle forme clc grands massif;; dans un 
clyke normal cle pyroxén ite. 
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V ésiivianiie. 

Signalée par Harrington comme existant avec l'apatite dan Je canton 
de Wakefield, Qué. Cette existence paraît douteuse et doit probablement 
être rapportée à la présence d'une quantité considérable de cristaux bien 
formé de vésmianite en divers endroits du canton précédent, dan du cal
caire cristallin, près cle clykes irruptifs de pegmatite. Le minéral est en 
ces endroits un produit de contact métamorphique, dli à l'action de dykes 
acides irruptifs sur le calcaire. 

Wilsonite. 

Ce minéral a été observé pour la première fois par le Dr Wilson de 
Perth, Ont., probablement dans un dyke de pyroxénite. a colÙeur 'a du 
bleu à un beau rose fleur de pêcher. Autant que l'auteur en a été informé 
on n'a trouvé le minéral que sou une forme plus ou moin ma sive san 
contours de cristaux bien net . Comme caractère et aspect, la wilsonite 
ressemble 1à une scapolite altérée et il est très probable que c'est en réalité 
un produit d'altération de ce minéral. Mais Sterry Hunt diffère d'opinion 
à ce sujet et l'a considérée comme lme gieseckite altérée. Des propre ob
servations de l'auteur, il réslùte que la plagioclase s'altère :fréquemment en 
scapolite et que ce dernier minéral subit une altération subséquente en wil
sonite. On n'a pas trouvé de spécimen montrant les trois étapes à une 
seule et même usine. La wilsonite peut se reconnaître principalement à a 
colùeur rose bien visible et le passage de la scapolite à la wilsonite peut e 
constater seulement par le changement de teinte graduel du mu1éral. On 
ne po sède pas d'analyse de wilsonite mais on peut remarquer que E cher
mack, Bauer, N auruann-Zi:nkel, Chapman et autres regardent ce minéral 
comme lme scapolite altérée tandis que Dana le considère comme une pinite 
dans la province de Qliébec. Une localité notable pour la wil onite est le 
lot 39 de l'agrandissement de T empleton, Qué., où il existe en grandes quan
tités à la mine Briggs, généralement en grands mas ifs irréguliers entouré 
cle mica petit, écrasé et très noir, encla.Yé clans de l'aphte granulaire. On 
l'a remarqué aussi sur le rang III, lot 2, de Portland E t; Rang ITI, lot 2fi 
de Wakefield, tous deux clans la province de Québec et conces. ion VIII, lot 
2 de X orth Burges~, Ont. 

Zircon. 

L'auteur n'a pas réu s1 a se procurer des spécimens de ce minéral dans 
aucune des mines Yi itée~, mais on dit qu'il y en a dans le pyroxénile. à 
cli1·ers endroits, parmi lesquels, le rang XII, lot 12 et 21, rang XIII, lots 
21 et 23 du canton cle Templeton, Qué. 

IIarrington 1 signale l'existence de gros cri taux ayant jusqu'à 15" de 
longueur, clans le district qui précède. La tenue e. t ordinairement pri. ma
tiquc, une des combinaisom communes étant 00 P, P, 3P, 3P3, tandi qu·on 

l Loc . cit.. p. 2!l. 
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trouve aussi la combinai on imple de prisme et de pyramide. Les indivi
dus contournés ne ont pa rares. La couleur va de la hyacinthe au rouge 
cerise, brun et grisâtre. Les cristaux sont très cassants et pleins de défauts 
et contiennent souvent des enclaves soit d'apatite, calcite ou mica. Ils sont 
habituellement enclos dans de l'apatite, calcite, pyroxène, mica ou orthocla e 
et dans le premier cas l'apatite est presque toujours de l'espèce "sucre." 
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CHAPITRE IV. 

EMPLOI 00)1:\fERCIAL, PRÉP A.RATION ET PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

DE l\IICA. 

Les naturels de l'Inde et des autres pays où l'on trouve le mica sont 
habitués à lui attribuer les propriétés les plus extraordinaires. a différence 
de autres minéraux connus et la particularité de son existence ont donné 
nais ance à des idées particulières qu_ant .à, son origine. Le écrivains hin
dou s'imaginent que les cristaux sont des éclairs de tonnerre d'où e sont 
émanées des étincelles qui ont été conservées dans le sol. Même encore 
aujourd'hui les mineurs des districts à mica de l'Inde regardent les " books '' 
comme alliés à une sorte de végétation cryptogrammique, croyance qui est 
fortifiée par le fait qu'on découvre quelquefois des cristaux de surface dans 
le terrain érodé par les fortes pluies. Beaucoup de ce minéral dans les 
temps anciens était employé comme médecine et l'on prétendait que le ma
ladie les plus graves cédaient à ses vertus curatives. 

Une grande quantité de feuilles de muscovite claire et de grande di
men ion et un peu de phlogopite de couleur claire servent dans l'indu trie 
des poèles, elle 'Sert à faire le devant des fourneaux ,à pétrole et autres. Le 
mica en feuille sert pour faire des lunettes, des diaphragmes de phonogra
phe et de gramophones, des coupe-circuits, des globes de lumière électrique. 
On emploie aussi les grandes feuilles au lieu de vitres dans les ateliers où 
le Yert se casserait vite. Mais l'emploi actuel le plus important du mica, 
est dans la fabrication des machines dynamo-électriques. La quantité énor
me de ces machines construites au cours de ces dernières années a amené 
l'exploitation de dépôts de mica dan toutes les parties du monde. Beau
coup de grandes maison exploitent leur propres mines, en plus du mica 
produit par beaucoup d'exploitants particuliers. Les essais faits pour pro
rluire artificiellement une substance capable d'unir les propriétés d'isola
tion et d'incombustibilité du mica ont échoué jusqu'à présent et ce minéral 
paraît garder sa place comme partie essentielle de la machinerie électrique. 
La ubstance qui jusqu'à présent s'est montrée le rival le plu dangereux 
du mica pour la fabrication des machines électriques est un produit obtenu 
de la séparation du lait et connu sou. diver noms dont l'un e t la syrolite. 
Une compagnie s'est formée pour fabriquer cette ubstance ur une ba e 
commerciale, mai il re te encore à prouver si le produit artificiel pourra 
supplanter le produit naturel. 

A la fabrication toujours crois. ante des appareil électriques correspond 
une au~mentation proportionnelle de l'exi.raction du mica et cette augmen
tation a amené la fabrication de la micanite. Cette découverte permet de se 
senir de beanroup du mica qui était autrefois jeté comme déchet ans va
leur et de fabriquer un article répondant parfaitement à l'objet pour lequel 
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. on employait autrefois beaucoup de grands feuillets très coûteux, avec cet 
avantage additionnel sur le minéral naturel, que le substitut peut être moulé 
et préparé dans toutes les dimensions et formes désirables. 

Il faut prendre beaucoup de précautions pour extraire le mica et évitel' 
de forer au travers des · cristaux ou de les briser avec des charges trop fortes 
de poudre. Le minéral rejeté par l'explosion fait l'objet d'abord d'un tl'iage 
à la main sur les lieux. Les matériaux choisis sont emportés à l'atelier de 
cassage où les cristaux sont fendus grossièrement et débarrassés du minéral 
inutilisable. Puis les plaques sont envoyées à l'atelier de façonnement où ils 
subi sent un nettoyage et un fendage plus complet. Beaucoup de mines 
ont sur les lieux leurs propres ateliers de façonnement et n'expédient que 
du minéral de haute catégorie. D'un autre côté, dans beaucoup de mines, 
le mica est seulement grossièrement cassé et envoyé dans cet état aux ate
liers de façonnement situés quelquefois à une longue distance. Beaucoup 
d'extracteurs n'ont pas d'atelier de façonnement à eux, mais envoient le mi
néral tel quel à l'intermédiaire qui le met en état pour le marché. Les 
felùlles qui vont des ateliers de façonnement ou de classement comme on 
le appelle aussi, sont ce qu'on appelle façonnées au pouce et représentent le 
produit vendable du marché. La proportion entre le minéral façonné au 
pouce et le tout-venant de la mine amené à l'atelier de cassage va générale
ment de 3 à 10 p. c., ce dernier chiffre étant exceptionnellement élevé; la 
moyenne se tient clans le voisinage de 5 p. c., et une mine donnant un ren
dement de ce chiffre est considérée comme exceptionnellement riche. 

Le scheidage se fait au moyen d'un marteau et aussi quelquefois d'un 
couteau fort. Les cristaux grossiers de la mine sont jetés dans de grandes 
trémies où on les prend suivant le besoin pour les empiler sur les établis 
de scheiclage. Ce sont simplement de longues tables où sont assis les casseurE 
qui débarrassent les déchets et jettent les feuilles nettoyées clans cles boîtes 
qui sont envoyées à l 'atelier de façonnement. On emploie généralement à 
ces ateliers des jeunes filles parce que le travail est relativement facile. Les 
feuilles qui ont quelquefois plusieurs pouces d'épaisseur sont d'abord brisées 
au moyen d'un marteau en plaques d'à peu près :l d'épais eur. Les bords 
de ces plaques sont en uite martelés pour donner du jeu aux lamelles, en 
attendrir les côtés afin de pouvoir introduire le couteau de fendage . C'est 
un instrument a deux tranchant à pointe en forme de V et long de 3". Les 
feuilles de mica sont fendues à l 'épaisseur cl'à peu près 1/16" et les bords 
sont dégrossis de façon qu' il ne reste plus que les plaque propres. Toutes 
les plaques contenant une substance minérale étrangère, comme de la cal
cite, de l 'apatite, etc., entre les lamelles ROJÜ mi ses à l'écart et on ne consene 
que les felùlles qui se fendent facilement en couches fines. Le produit cle 
l'atelier de façonnement est clu mica Yemlablc et est Yenclu par les négociants 
ou expédié directemnt aux ateliers de fendage des fabricants cle carton-mica. 
mica . 

Le fendage fin ou la séparation cle lamelles a~·ant une finesse cle 1/500 
ou 1/ 1000 cle pouce se fait principalement à la main. n grand nombrP 
d'appareil et cle procédés clc tout genre. ont été hrcYctés au cours cle ces 
dernières années pour supplanter le traYail à la main et rnrnpreml des mé-
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thodes par lesquelles on fait pénétrer un fluide entre les feuilles, des sys
tèmes de séparation par adhésion supérieure de fendage mécanique au moyen 
de couteaux ou par d'autres méthode . On trouvera une liste et une des
cription de ces inventions au titre de procédés brevetés pour traiter le mica. 

Malgré les efforts tenté pour introduire le fendage mécanique, la épa
ration à la main se pratique encore dans la majorité des fabriques et paraît 
plus satisfaisante, le produit obtenu étant plus uniforme qu'on ne peut le 
faire avec la machine. 

L'atelier de fendage mince marque la dernière destination du minéral 
avant qu'il soit transformé en carton-mica et les plus petites tailles seules, 
mesurant 1" X 3", sont envoyées. Les personnes employées dans ce ate
liers ont pre que entièrement des jeune :filles et leur tra1ail consiste à fen
dre le produit de l'atelier de façonnement en couches :fines de 0.001" à 0.002" 
d'épaisseur. ·Cela représente la limite extrême à laquelle on peut descendre 
par le méthodes ordinaires et c'est l'épaisseur des lamelles de mica requises 
par les fabricants de carton-mica. 

Comme on l'a indiqué, les feuilles de petite taille sont seules envoyée 
à l'atelier de fendage . Les plus grandes tailles, c'est-à-dire le plaques me
surant 1" X 3" sont soit envoyées aux manufacturiers directement ou à 
l ' intermédiaire qui dégro it et façonne les feuilles en morceaux rectangu
laires des dimensions demandées par les consommateur . Puis elles sont 
mises en paquets d'un certain nombre de feuilles et d'un certain poid et 
peuvent être employées sans autre préparation, pour le machine en parti
culier auxquelles elles sont destinées. Les divers fabricants demandent toutes 
espèces de tailles et exigent que les expéditions leur fournissent une qualité 
uniforme, c'est-à-dire que toutes les feuilles d'un paquet soient de même 
couleur et de même qualité. 

L'industri e des fourneaux et des verres de lampe consomme encore 
beaucoup de mica de grande taille mais l'espèce employée à cette fin est du 
mica blanc qui à moin de tendance à brûler ou à mous er et est plus trans
parent. La plus grande partie du mica servant à cet usage vient de l' Inde 
et des Etats-Unis, la production de la muscovite du Canada étant aujourd'hui 
1irtucllement nulle. 

Les outils employés pour la préparation du mica sont les plus simples 
et les plus ordinaires. Un marteau, un couteau de fendage, de ci eaux et 
une machine ià guillotine sont à peu prè tout ce qu'il faut pour préparer 
du inica vendable. :X aturellement il faut autant que possible chercher à ob
tenir des feuilles de taille maximum et les jeunes ouvrières apprennent vite 
à r etirer la plu grande quantité possible de mica vendable des feuilles brutes. 
Beaucoup d·ateliers de façonnement occupent un grand nombre d'ouvriers. 
La Gcneral Electric Co., en 1902, arnit jusqu'à 300 omrier au travail dans 
ses ateliers à Ottawa, dont le plus grand nombre . e livrent au dégro issage 
du rendement des diYers mines appartenant à la Compagnie. Le rendement 
moyen de la production clu mica f.ilçonné au pouce par tête, par journée de 
dix heures eRt d 'en\'iron -±0 à 45 feuilles de taille moyenne· le . alaire moyen 
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gagné par les ouvriers du façonnement est de 65 à 75 cts par jour. Les 
feuille façonnées ont habituellement empaquetées dans des barils contenant 
chacun 250 à 300 livres et e:s:pédiées aux con ommateur . 

On trouvera aux pages 327-330 la li te des ateliers et des fabriques les 
plus importantes. Pour le fenflage fin, les ouvrières emploient un couteau 
à lame mince pour fendre le feuillets qui sont d'abord façonnés droit le 
long d'un bord puis frottées au papier de sable pour déserrer les lamelles et 
faciliter leur séparation. ne bonne ouvrière peut donner en moyenne 5 
livres de la catégorie 1" X 2" ou 10 livres de la catégorie 1" X 3" par journée 
de neuf heure . Le sy tème employé est généralement à la pièce et le prix 
moyen payé est d'à peu pr·ès 15 cts par livre de mica fendu produit. 

L'invention du carton-mica ou de la micanite, comme on l'appelle aussi, 
a rendu possible l'utilisation de beaucoup de ce minéral qui était autrefois 
considéré inutilisable. Bien que la demande pour l es grands feuillets n'ait 
pas diminué- le prix de cette catégorie restant aus i élevé qu'avant- le 
commerce se sert maintenant de beaucoup de petites feuilles, autrefois, on 
jetait à la halde tout ce qui avait moins de 2" X 3" et beaucoup de per
sonnes ont fait énormément d'argent en exploitant les vastes tas de débris 
de mines de mica et de phosphate. On a encore la preuve de la tendance 
à éviter les gaspillage par le traitement du mica en bribes au moulin à 
broyer et par l'utilisation de ce produit à divers usages. 

Les catégories de mica mesurant de 1" X 3" à 1" X 2" sont mainte
nant vendables et on demande aujourd'hui 1" X 1". Les lamelles de mica 
fendues à l'épais eur d'un millième de pouce sont cimentées à la gomme 
laque et comprimées en feuillets, ainsi qu'il est indiqué plus loin. 

Les fabriques de mica, c'est~à-dire les usines qui s'occupent de la prépa
ration du minéral gro sier, tel qu'il sort de la mine, s'occupent de deux caté
gories différentes de mica: le mica en bribes et le mica en feuilles. Les 
fabriques elles-mêmes se divisent en deux classes: celles qui s'occupent seule
ment du mica façonné au pouce et celles qui traitent toutes les catégories 
de ce minéral, y compris les débris grossiers du façonnement des feuilles. 

Cette dernière catégorie de fabriques appartient habituellement aux cli
ver propriétaires de mines qui les exploitent eux-mêmes et les premières 
appartiennent généralement à de petit propriétaires de mine· qui en font 
clivei·s articles vendables, connue le carton-mica, etc. La méthode la plus 
économique est certainement pour le propriétaire de mine lui-même, d'ex
ploiter sa fabrique et de manufacturer le rendement de sa propre mine ou de 
ses mine et c'est généralement la façon cl"agir des grands exploitant . 

Les notes suirnntes au sujet de la préparation du mica dans les fabri
que des Etat -"C"nis sont pui ées à un article de :u. R. F. Fitts dans le 
J[ineral Inditsiry de 1908, page 717 et suiYantes: 

"Le mica pénètre dans la fabrique sur un tamis à deux mailles qui 
enlère toute la aleté et les rnorceau:s: trop petits pour être employés. Les 
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tamisage sont vendus comme gravier pom la volaille et pour les comer
hrres. Le travail de passage de ce mica SUT le tamis est fait par de jeunes 
garçons, des filles ou des femmes et consiste à séparer les feuilles des débris 
et à enlever tous les mOTceau:s: de roche qui peuvent subsi ter. Les débris 
sont envoyés par un couloir qui les amène à une trémie où ils sont prêts à 
être broyés ou pulvérisés. 

"Mica en feiiille.-Le mica en feuille est séparé en deux catégories 
différentes d'après ses divers emplois. Les outils de cet atelier con istent 
en un couteau à lame mince (la lame pour le bois dur), un marteau ordinaire 
et une râpe attachée à l'établi sur laquelle sont frottés les bords du mica 
pour déserrer les lamelles. 

"Les rondelles cle mica et les di ques sont faits avec une presse à em
porte-pièce actionnée à la machine, munie d'un poinçon composé taillant le 
dehors et le trou du centre d'une seule opération. Les rondelles et les dis
ques varient de 5/8" à 2" de diamètre et les trous de centre dans les ron
delles de f' là 1". On les emploie principalement pour les socles de lampes, 

les bougies d'allumage, pour le i olateurs et les tableaux de di tribution. 
Les bougies pour moteurs à gazoline sont faite en comprimant à peu près 2" 
de petites rondelles trè serrées et en adoucissant les bords autour. Beau
coup de rondelle sont fabriquées à l'aide d'une composition de gomme laque, 
de façon ià leur donner l'épaisseur requi e et alors, il ne ont pas expo és 
à se fendre aisément. Les meilleurs morceaux de mica sont emplo:yés comme 
protecteurs sur les rhéostats et pour les fourneaux, cheminée de fours, 
écrans d'automobile, etc. 

" Carton-rnica et rnicanite 1.-0n prend des morceaux simples ou des 
pellicules irrégulières ayant à peu près 0.005" d'épai seur et on le place sur 
une table chauffée à la vapeur et on enduit le dessus d'une préparation de ver
nis gomme laque. On ajoute et on enduit d'autres couches ju qu'à ce que la 
plaque atteigne l'épaisseur désirée, généralement de 1/ 10" à -!"· Cette pla
que est alor, soumise à une pression hydraulique variant de 100 à 200 
tonnes. Les plaques de la pre se , ont chauffées à la vapeur pour tenir les 
feuilles de mica chaudes durant l'opération. Après avoir été cuit à sec 
dans un four ou fourneau la plaque ou le carton est passé sous de rou
leaux de papier de Yerre ou des laminoirs. Ces rouleaux ont ajustables et 
aplatiRscnt le, plaques à 1111e épaisseur uniforme. La taille cles plaques de 
mica Ya de ~6" carrés en descendant. Ces grandes surface sont ensuite 
découpées de la dimension dé irée au moyen de scie à la main ou, si elles 
sont petites, a\ec des poinçon ou des emporte-pièces. 

"La matière e. t pesée aYant d"êtrc coupée et payée par le con omrna
tcnr tant la livre plus le prix du travail clu découpage. Le bagues de col
lecteur ont une autre forme de mica préparé. On le fait dans de moules 
chauffés à la Yapeur, la pres~ion étant exer cée au moyen d"une baguette à 
pa de viR et une contre-rivarre. Le côtés cle la bague sont taillé en bi
:seau par la conicité du moule. 

1 La marque rle commerce "mican ite" a Hé apr,liqnéc pour la première fois au 
carton· mica par Res inventeurs et brcveteurs la ::-11 ca Insulator Con~pany de t>che
n('('tady. X. Y. Le nom Hant brc,·eté ne peut pas être employé par d autre maisons 
bil'n ri'11c beaucoup de manufactures fabriqtwnt de produits analogues. 
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"Feuillets flexibles .-La toile de mica, le papier de mica et les feuilles 
flexibles se font en employant un adhésif différent et sont très pliantes une 
fois échauffées. De très minces feuilles de mica sont posées sur de la toile 
ou du papier huilé et traitées de même que pour faire le carton, mais lais
sées beaucoup plus minces. Le mica pour rhéostat, fourneau ou pour ta
blette ià bouées de jonction est découpé à la main ou avec des cisailles à va
peur et les petites dimensions avec un poinçon sur une presse à mécanique. 

"Mica broyé.-L'atelier de pulvérisation d'une manufacture emploie 
souvent les matériaux de rebut de beaucoup de mines ou ateliers de façonne
ment. Il y a trois façons de pulvériser le mica: savoir : (1) en désagrégeant 
par la chaleur, ( 2) en frottant entre des meules de moulin ou des meules 
métalliques, (3) par la cuisson à une chaleur intense suivie de la pulvéri
sation par un courant de vapeur. JJe principe des désintégrateurs employés 
est, à peu près le suivant, bien que l'appareil subisse beaucoup de modification. 
Un cylindre métallique revêtu d'acier fondu gondolé contient un arbre de 
couche tournant auquel sont attachés des bâtons métalliques. L'arbre de 
couche tourne avec une rotation rapide, généralement de 2,000 à 3,000 révo
lutions par minute. Le mica pénètre dans le cylindre en avant ou par le 
côté et est broyé et réduit en poudre qui retombe au fond en passant par un 
tamis ou en est retiré par un souffleur marchant à une vitesse suffisante pour 
produire un courant capable de faire sortir seulement les morceaux suscepti
ble de passer par les maliles désirées. Ils sont recueillis dans un réservoir qui 
laisse sortir l'air et conserve le mica. Il faut beaucoup de soin pour alimenter 
ce. machines, car les morceaux sont de taille très irrégulière et se dilatent 
beaucoup une fois entrées, ce qui peut obstruer le cylindre. I ..es meules de 
moulin sont peu employées maintenant, car il faut de l'eau pour enlever la 
matière par lavage, et il est difficile de la sécher. La cuisson et la pul
vérisation par courant d'air est un procédé récent qui a été peu essayé. Le 
produit traité par ce procédé a une teinte bleue et est beaucoup plus tendre 
que celui qu'on obtient autrement. T1e minéral doit s'hydrater dans une cer
taine mesure au cours de l'opération. 

" Le mica sort du pulvérisateur dans un état très mélangé de la maille 8-
en poudre très fine et il faut éparer le mélange en catégories plus uniformes. 
Les diverses catégories sont dénommées d'après les dimensions du tamis par 
lequel passe le mica, maille 8, 10, 24, 40, 60, 80, 120, lGO, et 200 . Pour ob
tenir ces cliver es catégories, il faut beaucoup de tamisage et de blutage. Le 
procédé le plus rapide est celui des tami à vibration. Des cadres portant 
des mailles différentes sont placés les uns an-dessus des autres avec un ta
blier transbordeur circulant entre eux et placés à un angle le 13 à 30 degrés. 
Le produit est déposé par en haut sur le premier tamis au moyen d'un 
transbordeur à spirale. Il tombe du premier au plus gros tamis, retombe 
au plùvérisateur pour être réduit à nouveau; celui qui traverse tombe sur le 
tablier transbordeur qui l'amène au tamis suiYant. Le deuxième tamis sé
pare toutes les catégories plus fines et laisse la première ou catégorie plus 
g-rossière tomber clans un entonnoir . La catégorie plus fine continue jus
qn"à ce qu'elle atteigne le dernier tamis: chaque tamis retenant le plus gros 
résidu qui le précède. Les tamis sont mis en Yibration par de. excentriques 
ou cles secoueurs à ressorts. rne boîte ù P.accacles contenant tous les tamis 
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l'un sur l'autre est un autre mode de séparation employé. Les tamis sont 
faits de cadres et mis dans la boîte avec des cadre Yides dans l'intervalle, 
la boîte est suspendue horizontalement avec quatre baguettes à ressort aux 
coins. Un arbre de couche court qui projette et qui est tenu dans un socle 
sur un excentrique horizontal actionné par une courroie, donne un balance
ment de 3". Le mica voyage sur le tamis avec le mouvement c1e la boîte 
allant en bas d'un côté et en arrière de l'autre. Quatre once à peu près 
de graine d'acacia sont employées ur chaque tamis pour tenir les mailles 
dégagées et pour attirer Je mica quant il voyage en allant et venant. Le 
mica passe au travers d'un tamis gros à la fin et les graines continuent le 
tour. La paroi de la boîte est munie d'espaces inoccupés et ouverts permet
tant aux catégories séparées de tomber dans un dégorgeoir et les fines tom
bent ur le tamis suivant. 

"On a essayé aussi la séparation au moyen de courants d'air et par 
pesanteur mais sans succès visible. Le mica gradué est empaqueté dans 
des sacs ou des barils." 

L' lnternational Mica Company de Guananoque produi ait autrefois 
beaucoup de mica broyé mai les ateliers ont été fermés, il y a quelque an
nées. Le rapport de M. Askell décrit comme suit le procédé de mouture de 
la fabrique qui précède. 

"Le mica est d'abord grossièrement tamisé, puis nettoyé avant de péné
trer dans le broyeur qui consiste en un cylindre en tôle de 9" de longueur 
par 30" de diamètre percé de rangées de trous et disposé à rn1e incliimison 
de If' sur sa longueur. Quand la machine tourne des morceaux d'acier dé
taché , contenus clans le cylindre, pulvérisent le mica ju qu'à ce qu'il soit 
assez fin pour passer par les trous qui ont 3/16 de diamètre. Il est ensuite 
classé dans des trommels, depuis les pellicules ju qu'à la poudre la plus 
fine, les tamis les plus fins étant en soie. L'usine est actionnée par un 
pouvoir hydralùiquc sur la rivière Gananoque. 

En raison du fait que le mica poRRèdc lm clivage de bm•e tellement par
fait et que les lamelles sont tendres et ré istantes, la mouture nest pa une 
opération au .. si facile qu'on peut se l'imaginer en raison de la douceur du 
minéral, et l'opération de désagrégation e t es enitellement un travail d ar
rachement et d"écrnsement plutôt que simple broyage. 

l ie plus granr1 nombre d usines se linant à la mouture du mica fonc
tionnent aux Etats-Unis où une grande quantité de déchets de mica blanc 
se fabriquent actuellement clans les atelier crextraction et de faç:onnement, 
et . ervent à faire de la poudre de mica. 

Le Bulletin 1, Yol. VII, 1909 de l'Institut Impérial donne la de crip
tion suiYante de l'opération de broyage pratiquée dan une grande fabrique 
à DenYer, Colorado: 

"Le mica arriYe à la fabrique par chargement de chars tel qu'il e t 
extrait de la mine. Deux rna,cbine~ alimentées par des gamins le découpent 
en fragmcnb; d'un demi-pouce carré à peu près. Au moyen de tubes pneu
matique:.;, ce mica découpé est fourni à des machineR à pulYériser qui le 
molùcnt en pouclrc. Chaque machine consiste en deux arbre d"acier longs 
de 3 pied aYec une érie de bâtons en acier de fn~il clispoRés en pirales 
qni tonr1wnt cl.111~ un " eaiRH~ fermée. C'cP. machines font 5,000 à 7.000 ré-
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volutions à la minute. Le doigts d\m arbre pa sent entre le doigts de 
l'autre si bien que lorsque la matière est envoyée par les tubes pneumatiques 
de la machine d'alimentation aux pulvérisateurs à la vitesse de 15,000 pieds 
à la minute, le travail de pulvérisation est instantané. 

"Le mica réduit maintenant en pareilles menues, continue sa marche 
à la même vitesse par un jeu de tubes pneumatiques qui le conduisent aux 
bennes de classement. Là le courant est tellement ralenti au moyen d'un 
mécanisme spécial qu'il laisse la matière se repo er suivant son degré de fi
nesse dans les diver compartiments qui sont au nombre de ix. Les com
partiments contenant la poudre de mica classée reposent sur des ~éservoi~s 
ou bennes immédiatement sur les bassins de mélange. Sur ceux-ci sont ti
rées plusieurs catégories de mica en poudre et au moyen de malaxeur qni 
y sont installés, elles sont traitées avec la proportion convenable d'huile et 
autres ingrédients. 

"Directement au-dessus des trémies ou bennes sont situés les réser
voirs qui alimentent les mélangeurs au moyen d'un tuyau qui descend à l'in
térieur de la trémie et à la fin duquel il y a un robinet. 

"A une extrémité de bennes, il y a l'arrêteur de poussière, machine cy
lindrique de 4 pied de diamètre et 10 pieds de hauteur. Toute matière 
trop légère ou trop fine pour se déposer est emmenée dans la machine par 
les courants d'air et rejetée quand on veut. On prétend que cette maison 
peut pulvériser 5 tonnes par journée de 10 heures et donne un excellent 
lubréfiant. 

Un procédé à peu près analogue est employé au moulin du comté de 
Mitchell, Caroline du Nord, les traits principaux sont les suivants : 1 

"On emploie la vapeur ou l'énergie hydraulique ou une combinaison 
des deux, si l'eau est insufftsante. Le mica est d'abord secoué complète
ment dans des cuvettes de lavages à bercement qui enlèvent la terre. Le 
broyage se fait au moyen de battoirs en bois tendre qui sont garnis cle clous 
piquants res ortant des deux côtés. Ces bâtons ont une conpe tran:wersale 
et ont de 30" à 36" de diamètre avec une épaisseur de G" à 10". Ils tour
nent horizontalement dans de grands baquet. de bois et Font disposés de 
telle façon qu'ils peuvent glisser en montant ou en descendant verticalement 
sur leur arbre, quand il sont obstrué;;; clans une poRilion qnclconque par un 
excès de mica. Le baquet est clc taille suffisante pour que le battoir plùsse 
y tourner, et mesure de 30" à 36" cle hauteur. On place le mica en bribes 
dans le baquet avec de l'eau et le battoir est mis en marche. Quand il tourne 
les pointes d'acier battent et déchirent le mica. Il faut 12 heures pour moudrn 
une charge qui quelquefois clcricnt chaude bouillante à la fin cle l'opération. 
Il faut y mettre de l'eau. DeR baquctR de mouture, Je mica qui est alors en 
forme cle mousse est laYé clam; tk,; cuYes de clépositiorn; où après 8 à 12 
heure~. l'eau peut être décantée. T,a rno>::;c de m iea est alors étend ne sur 
des tables cle séchage eom·erte~ (le toile Rom la ~mfacc desquelles la chaleur 
e~t fournie au moyen (k tu~·aux ck rnpL'lll' ou aui.n·mL•nt aprè~ 8 à 10 hcureR. 
la ma;;se est clcrennc sL•chc et on renlt•1·L' cll' la table rnr ln i.oile eu forme 
cle gâtennx ou mottes. Les dernière~ . ont hroyél's et battuel' à part dans 

1 )Ii1lt'ral HP~o11n·0s of the ·cnite RtakR. lflOG. Publication du Rc•nicc géolo
gique des Etats-Uni~. 
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des clésintégrateur ou pulvérisateurs et la matière nouYelle est cla sée dans 
des trémies ou tamis par blutage au traYers cle filets cle clas ement en oie. 

"Une charge consiste en 400 à OO livrns cle débris suivant les dimen
sions du broyeur. Trni quartz ou quatre cinquième de ceux-ci sont ren
voyés des tamis cle classage au broyeur comme étant au-dessus de la taille 
et e t moulu aYec la charge suivante. Les battoirs marchent à la vitesse 
de 250 à 300 révolutions par minute. Dans un moulin on a clit qu'il sort 
plus de mica broyé à 160 mailles, que d'aucune autre des dimension sépa
rées: savoir 10, 60, 0 ou 100 mailles, les tailles ordinairement séparées aux 
moulins. On peut éparer aussi sur commande des tailles différentes jus
qu'au mica molÙu." 

Les prix cotés au Bulletin cité sont $±5. à $75. par petite tonne pour 
le produit broyé suivant la qualité et $10. à $15. pour les débris. Les dé
chets des u ines de façonnement sont préférés aux débris provenant directe
ment de la mine, leur pureté étant plu grande. 

En raison de la quantité énorme de mica en petits morceaux produite 
par ateliers Indiens de façonnement, il paraît étonnant qu'on s'occupe si peu 
dans ce pays d'utiliser cette matière pour fabriquer du mica molùu. Le 
bulletin qui précède signale le gaspillage de ces débris de mica clans l'Inde 
et la raison qui en est donnée est en partie l'ignorance par les propriétaires 
de la valeur du mica broyé et en partie aussi en raison du secret de mé
thodes de broyage gardé par les maisons qlù se livrent cléjà à la fabrication 
clu mica plùvérisé. Si l'on pouvait se procmer des machines convenable 
il n'y a aucun doute que les propriétaires cle mine indiennes trouveraient 
dans l'utilisation de leur mica brisé une source considérable de revenu. 

Emploi du mica broyé.-Le mica pulvérisé sert à une foule d'emplois, 
l\m des principaux et cles plus anciens consiste à donner clu lustre au pa
pier de tapisserie. On emploie à ce sujet une des catégories les plus fines 
(160 à 200 mailles) et le mica est employé comme adlùtérant pour le caout
chouc, la peinture, l'huile, la graisse d'essieu et autrns emplois du même 
genre s'il est finement broyé. Les catégories plus grossières servent pour 
couvrir les tuyaux mélangés isolants et mêlées aussi au ciment incombustiblr. 
comme l'agar-agar, pour couvertures à l'épreuve clu feu. Plus récemment 
une grande quantité a été employée pour lm matériel de couverture breveté 
afin cl 'empêcher la smface de coller quand elle est enroulée et comme cou
verture protectrice. Les e pèces gro sière servent à cet usage. Le mica 
étant non conductem de l'électricité est maintenant employé avec le gutta
perca pour les receveurs de téléphone et articles analogues, tancli que, mé
langé avec la gomme laque et autre. ubstances, il est employé pour les iso
lateurs servant aux fil qui tran portent des courants de haute puissance. 
Comme lubricant, le mica pulvérisé est trè demandé. Etant à un haut 
degré exempt <le friction ,et les catégories les plus fine ayant même de l'at
traction capillaire, les pellicule maintiennent l 'huile et la grais e sur les 
coussinets. De plus les pellicules adhèrent des cleux côtés des cous inets et 
reçoiwnt une grande partie de l'usure. lliêlé à de l'huile lourde, le mica 
conserve le caoutchouc qui bourre le8 trous cl"homme de chaudières. 

On fait des essais pom utifücr la pouùre du mica dan les peintures 
incombustible et l'on a cléjà réu~si de bonne peintures, de ce genre. Les pel-
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licules de mica saupoudrées sur les parois des tuiles décoratives avant de les 
mettre au feu leur donnent un fini brillant. Il y a encore beaucoup d'au
tres emplois pom cette matière, mais actuellement les fabricants pensent 
seulement aux emplois signalés pour trouver leur principal marché. 

Le produit broyé rapporte $20. à $30. la tonne, d'après la :finesse et le 
mica en bribes peut être acheté à $15 . Ü€ chiffres sont pour le mica ambré. 
Le mica blanc atteint des chiffre un peu plus élevés, allant de $36. à $46. 
la tonne, pour 40 à 200 mailles respectivement. Le mica blanc en bribes 
coûte environ $8. la tonne. Les prix qui précèdent sont pour le mica à la 
fabrique . 

L'emploi du mica broyé pour les moule a été breveté par G. H . Bra
book de Taunton, Mass., en 1901. Dans la construction des moules, une 
partie de minéral finement broyé e t mélangée en pâte mince avec de l'eau 
et on y ajoute trois parties de plâtre de Paris. Q,uand tout est bien mélangé 
le mélange est moulé sur un modèle du moule désiré et chauffé à une tem
pérature de 250° à 300° F . durant 10 à 12 heures. La température est en
suite élevée à 1000° F ., durant 2 à 3 heures et les moules sont refroidis 
lentement. On dit que ces moules conviennent particulièrement aux mou
lages petits et nets ou aux articles de grande surface et de peu d'épaisseur. 
D'après les derniers avis de MM. Reed et Barton de T'aunton, Ma s., qui ont 
expérimenté le mica broyé pour des moules depuis une dizaine d'années, les 
résultats attendus no'nt pas été justifiés par les faits et on a abandonné 
l'idée d'employer le mica broyé à cette fin. L€s avantages du mica broyé 
comme absorbant de la nitro-glycerine pour la fabrication de certains micas 
poudres ont été admis, le produit final étant, dans une certaine mesure élas
tique et pas aussi enclin à exploser que la dynamite à la suite de concussion 
tout en conservant les qualités essentielles de celle-ci. 

Au Canada la plus grande fabrique de broyage de mica est celle de 
Papineauville, Q,ué., appartenant à 1\ll1. O'Brien et Fowler et le broyage est 
aussi exécuté dans une certaine mesure par la Dominion Mica Manufacturing 
Works d'Ottawa ou par la Canada Mica 1\Ianufacturing Co., de Hull, Q,ué. 

Mica en Bribes. 

Lu age de mica en bribes pour couvrir les tuyaux et les chaudières à 
vapeur a été présentée pour la première foi par M. H. C. Mitchell de To
ronto en 189± et une compagnie a été formée sous le titre de Mica Boiler 
Covering Co., Ltd., pour fabriquer une matière de couYcrturc à base de mica. 
Les essais de la couverture fabriquée ont été très satisfaisants et l'emploi 
s'accroît régulièrement depuis plusieurs années. Dernièrement les bureau..""r 
généraux de la compagnie ont été transportés à Montréal; mais, en dépit 
de la supériorité de ce produit sur les autres matériaux de revêtement, la 
demande paraît diminuer graduellement et la fabrique a dû fermer ses 
portes. En 1895, le chemin de fer C'anadien du Pacifique a exécuté des 
essais aYec le matériel produit par cette compagnie et les résultats parais
sent avoir été très satisfaisant . De l'eau bouillante a été introduite dans 
un réservoir en fer couYert avec une garniture en mica de lf' et à la fin de 
la eptième heure, on a trouvé que la température de rcau était de 181° . 
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La méthode de fabrication du revêtement est la suirnnte : les bloc et 
bribes de mica sont d'abord passés par une série de rouleaux ondulés qui 
desserrent les lamelles; celles-ci sont ensuite séparées les unes des autre par 
des courants d'air, ensuite les feuilles subissent une opération qui les ondule 
individuellement. Elles sont ensuite déposées entre des filets de fer galva
nisé léger, disposées en tampons d'épai seur diverse et cousues avec du fil 
de fer au moyen d'une machine spéciale. La toile de mica e t ensuite cou
verte de toile à voile maintenue au dos avec du carton et arrondie de la 
forme voulue. Le revêtement un fois fini est attaché au tuyau en entre
laçant les bords solidement. On employait par jour en moyenne une tonne 
de mica en bribes coûtant $5. la tonne à la mine ou à l'atelier de façonne
ment ,ou $7.50 livr~e à Toronto. On employait du mica ambré ou du mica 
blanc mais le premier était préféré en raison de sa grande flexibilité . La 
compagnie avait vendu $10,000 de revêtements en 1897 et employé 140 
tonnes de mica.1 

Les propriétés isolantes supérieures de recouvrement en mica sont dues, 
pas tant seulement aux propriétés non conductrices que possède le mica qu'à 
l'existence de beaucoup d'interstices pour l'air dans le revêtement. On a 
trouvé que 100 étant pris comme base de la perte par condensation dans 
un tuyau à vapeur nu, la perte pour le même tuyau recouvert par une che
mise en mica équivaudra à 12 seulement, soit une économie effectuée de 
88 p. c. 

Mica en Feuilles. 

Si l'on doit employer le mica entre les segments de cuivre de machines 
dynamo-électriques il faut employer du minéral d'une espèce très tendre 
pour s'assurer que le cuivre et le mica s'usent également. i l'on emploie 
des espèces dures, brisantes, l'usure inégale des deux substances nuit au ren
dement de la machine. En règle générale le mica blanc indien de bonne 
catégorie est préféré pour employer ur les commutateurs, sa délicatesse 
amenant une usure égale du mica et du cuivre, et a pureté et son unifor
mité de qualité en font le meilleur matériel à employer. On emploie aussi 
beaucoup à cette fin le mica ambré, surtout au Canada, il e t plu tendre 
que le mica indien, mais de valeur inférieure, en rai on, non pa de son 
contenu en fer (le mica d'Ontario allant dans les environ de 0.5 p. c. en 
oxydes de fer) mais de la plus grande difficulté de la recherche des impu
retés plus graYe le long des plan de clivage et aussi de sa moindre r é. i -
tance à la chaleur. Le mica ambré et le mica électrique en général doit 
pomoir ._upporter un degré de flexibilité qui permette de donner à une plaque 
cle 0.01" d'épaissc1u, une courbure cle 311 cle diamètre. En plu le mica doit 
Ure poli, exempt de crern~RC'.' et cloit e fendre .facilement. Le mica noir, 
tacheté et celui qu'on appelle le mica fumeux ne CO)]l'iennent pas pour r em
ploi électrique. rn antre point important à prenilre en comiclération est 
que le minéral doit f'npporter de haute températures san s'écra.er et brûler . 

La co1wrnanee clu mi ca comme matériel clïsolation pour le machine 
dynamo-(•lrdriquPs. notammen t pour forrnC'r ]ps plnque. entre lC's sC'gment· 

l 'iTo ir Rap .• .\n11. Ont. Hnr. -:-ri1ws, Y. lR!l.3. 
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de cuivre des commutateurs dépend essentiellement de sa :force diélectrique, 
c'e t-à-dire de a faculté de ré ister à l'effort causé par l'induction qui le 
traver e, mesuré par la différence de potentiel nécessaire pour la traverser 
par lme décharge di ruptive. Le pouvoir de résistance n'est pas du tout 
constant, même dans les micas de · même type provenant d'endroits diffé
rents. La tendreté et l'élasticité sont deux qualités requises pour le mica 
électrique et les échantillons du minéral qui combine ces deux propriétés 
avec une haute force diélectrique sont naturellement les plu recherchés par 
les fabricants . Des essais de divers échantillons de mica des principaux dé
pôts du monde ont été exécutés par MM:. E. et W. H. Wilson et T. Mitchell 
et le rés1ùtats de expériences ont été publiées.1 Le compte rendu suivant 
des investigations pratiquées empruntés aux publications citées. On trouve 
aux pages 46 à 50, les résultats d'autres essais praitqués par le enice 
Géologique allemand. 

LA FORCE DIÉLECTRIQUE DE CER'.rAINS Î<)CHA:NTILLONS 

DE MICA. 

La méthode d'essai consistait à placer chaque feuille entre deux élec
trodes de bronze circulaires, ayant chacun 1" de diamètre et 1/10" d'épais
seur et d'élever la différence de potentiel entre elles au moyen d'un trans
formateur à courant alterné jusqu'à ce que le spécimen se brise. La fré
quence était 55, et la P. D. était élevé en augmentant le courant excitant 
du générateur à courant alternatif. Chaque essai était complété aussi rapi
dement que po sible) plus élevée (comme certains micas du· Bengale) il y 
avait un léger échauffement local dû à la décharge électrique au bord des 
disques provenant de l'accroissement de densité de la force électrique pro
duite là par la présence du mica. Dans quelques cas, jusqu'à huit ou neu.f 
spécimens d'une espèce de mica ont été bri sés. 

"La P. D. en voltes par centimètre de l'épaisseur a été calculé en 
termes de l'épaisseur et une courbe moyenne a été tracée par les points. 
On a obtenu de ces courbes les figures données au tableau ci-joint. Dans 
trois cas seulement nous avons des chiffre obtenus de feuilles ayant à peu 
près 1 mm. d'épaisseur qui ont dû être de beaucoup plus grande dimension 
pour permettre les essai . Ces échantillons sont X os H, 15 et 3 en les plaçant 
dans l'ordre de leurs forces diélectriques et comme ces micas sont les plus 
employés pour les usages électriques, les courbes sont calculées dans le ta
bleau ci-joint. La déduction est qu'à 1 mm. à peu près d'épaisseur, la force 
diélectrique totale clu mica entre des disques ùe 1" clcYicnt à peu pr(•s pro
portionnelle à l'épaisseur. Les micas rubis sont très employés ponr le con
densateurs. L'ambre (canadien) et le Ycrt ()Iadras) sont très employés 
pour l'isolation en général. 

"Il est à remarquer que les micas ayant la plus hante force diélectri
que quand ils Ront minccR i1c sont pas forcément le~ meilleurs qu,md on 
compare de fortes couches: 

1 "The Electrieian." '\"ol. LIV, p. 356. 



......... 
ti 

, \.) 

~ 
• l... 

6~ 
'-~ eu-..... 
~~ 
~ ... 
.:::, <::::> 
Il) ._ 

~""(::] 
cl§ 
c:: ·~ 
:::i"'l::: 
E '-
·-~ 
~ ~ 
~~ 
~ 
"> 
S? 

No. <lu 
Spéci
men. 

3 

2 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 

"--" 

·o 

3 l -:1: 

Maximum <le voltes en lOG 
requis pour le percement. 

Description et place d'origine. 
Epaisseur en milimêtres. 

0.1 0.2 0.3 1. 

Madras, brun tacheté ........ ............ .. .. .. 1 6 l.2 0.9 
" vert " A 1.3 11 0.9 ... .. ····················· .. .. B .... .. ....... ... 1.0 0.75 0.5 ··· ··· ··· 
" " G ····· 1.3 ] . l 0.9-l ····· ············ 

" taché ···· ·· ········· ·· 1.6 1.2 0.95 ··· ······ 
rubis très taché .... .. ... .... .... ········ 1.9 1.3 1.0 
vert clair, B ... ..... ·······- 1.7 1.2 0 95 
" " c ...... ........................ 1.7 1.2 0.90 
" " D ...... 20 1.3 o. .. .... . ······ ...... 

Bengale tacheté ...... ........... .. .................. 1.1 0.6 0.2 
" rubis très tach é .. .. ........ .. ........... . 1.6 1.-l 1.2 

blanc . .... .......... .. ......... .. ....... .... . 2.5 1.3 0.4 

" jaune . ............ .. ........... ... .. .. ..... 2.1 l..! 0.9 
rubis c lair ........................ .. ..... 2.1 u 0.9 

Canada, ambre .. ................. .. ... ............... 1.5 1.1 0.8 
Amérique du Sud, tacheté ........ ..... .............. 1.0 0.6 04 

" " " rubis clair ....... ........ .. . 2.1 1.--! 0.9 

\ 
' 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

1 

\ 
' - ~' 

' \ ' ...... 

" r\ î,..b~tween . 

' - -r- -r-: - 4~~ d i&cs .___ ·-t- --~--

" -..; 
~ -i- ~~J>Jwel,, .. LJ ___ --~ 

"" ~~ 1 -r ~~~0!2s!poi,.,+ 
"'- ~~engal Rubv Milco ·+- - ..;, _ _ ..... 

\'...... - --
r--...... 1 1 

r-. ,...._ ,._ onadion Amber Mie 
t-.. . 1 1 ' 

,..__; ModrJs ·GJ. e ~n S p c tted Mic a 
1 1 

1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 ' 8 9 
Thickness in Cenfimefres for Air, ond m 10 - · 'mm. for Mt'co. 

0.27 

0.72 
0.5 

~-- · 

1 

10 

Fm. 62.-Diagrnmme montrant la force diélectrique de certains micas. 
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Le temps pris pour briser la plupart cles feuilles a varié de i minute 
à 1 minute, mais dans le cas du mica rubis, ayant 1 mm. d'épaisseur il au
rait fallu élever la température trop haut, en raison de l'excès d'étincelles 
si on l'avait brisé avec des disques de 1". Une pointe émoussée ayant un 
angle de 25° sur une baguette cle de diamètre a été employé au lieu d'un 
des électrodes circulaires. Dans d'autres cas, on a employé les électrodes 
circulaires et dans aucun cas la température n'était trop forte pour empê
cher quelqu'un de poser la main sur le spécimen. 

"Pour obtenir une comparaison entre la force diélectrique de l'air et 
des micas, nous montrons deux courbes pointillées dans le diagramme. Celles 
de des us donne la force de l'air quand un des disques a été remplacé par 
la pointe émoussée employée pour briser le spécimen No H, quand il avait 
1 mm. d'épaissem. La différence entre la force d'air d'une épaisseur don
née, dans les deux cas, ne nous autorise pas à fixer le point obtenu par le 
spécimen 14 quand il avait 1 mm. d'épaisseur, sur la même courbe obtenue 
quand il était mince. La force du mica entre les clisques de 1" aurait été 
probablement plus de 0.72 m. X 106 voltes par centimèhe, mais la feuille n'é
tait pas assez grande pour se briser assez rapidement pour maintenir la tem
pérature assez bas e. Nous avons choisi des disques pour les essais parce 
qu'ils représentent plus exactement le cas qui e présente en matière cle gé
nie, mais avec des plaques plates cle mica de taille moyenne, une difficulté 
naturelle se présente par suite des différences de construction pour l'épan
chement électrique entre l'isolateur et l'air aYoisinant, produi ant la déchargp, 
électrique clans l'air. 

"On ne peut pas déduire cles expérience qui précèdent que la force 
diélectrique spécifique · d'un isolateur est une variable dépendant de son 
épaisseur. Le P. D. requis pour percer un spécimen donné entouré d'air est 
fonction cle sa forme, cle la taille relative, de la distance de séparation et de 
la nature des électrodes. L expérience suivante est intéressante à cet égard. 
Suppo ez deux feuilles de mica rubis (No 14) ayant chacune 0.07 mm. d'é
paisseur placées côte -à côte entre deux disques électrodes circulaires ayant 
chacun 1" de diamètre, on trouvera que la P. D. requise pour percer ces deux 
feuilles en un temp donné est moindre que si l'on place entre deux feuilles 
cle la même espèce de mica, ayant chacune 0. 5 mm. d'épaisseur, une feuille 
de papier de zinc de plus grande surface que les électrodes, la distance entre 
les électrodes restant la même qu'avant. Un examen cle la décharge en 
bro ' e montre que la surface plus grande clu papier de zinc est la cause de 
cela, parce qu'il réclnit la clen ité de la force électrique aux bord cles disques. 
Cette augmentation de la densité a des points le long clu bord des disques 
fait onger que les fentes dans lesquelles sont contenus les bobines de haute 
tension cleHaient être arrondies aux extrémités à cet effet ou que l'on devrait 
emplo)·eT là des boucliers spéciaux pom le:-: r<oulager . Dans des cas spéciaux, 
une feuille intermédiaire peut être utile." 
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FORCE DIÉLECTRIQ E, C.à.P ACI'l'É ET RBSIST.à.NCE DE 

CERTAI S MICAS. 

Ernest Wilson et T. Mitchell. 

"Les puissances diélectriques de certains micas ont été déjà publiées et 
MM. F . Wiggins and Sons, ont fourni à l'un de nou , une autre érie de mica 
de même espèce, de superficie et d'épai seur convenable pour déterminer les 
capacités inductive spécifiques et les résistances spécifiques. Le surfaces 
varient de 21" X 18" pour les plus grands, à 9" X 9" pour les plus petits 
spécimens et le tableau indique les épais eurs. La méthode d'essai pour la 
capacioo a con i té à a ujétir le spécimen entre les plaque d\m conden
sateur à anneau protecteur et de comparer la capacité ainsi trouvée avec la 
capacité du condensateur à l'air. La fréquence était procurée par la vibra
tion d'un trembleur de bobine Rhumkorff et était de l'ordre de 20 périodes 
par seconde. Il existe quelques légèies indications que la forte pui sance 
diélectrique peut rétre alliée avec lme faible capacité inductive spécifique. 

"Les résistances spécifiques s'obtiennent en collant ensemble deux feuil
les d'étain ayant chacune 1 mm. de diamètre, en face l'une de l'autre de 
chaque côté du spécimen et en mesurant la distance entre elles par la mé
thode ordinaire des déflections. Quelques preuve indiquent qu'une forte 
puissance diélectrique peut accompagner une haute résistance spécifique. 

Description et lieu d'origine. Expérience de force 
diélectrique. 

Voltes maximum par cm. 
en lOG 

Expérience de capa
cité et d'enrlnrance 

à 9° c. 
l\o. of ------------- -------,------i- ----.,,-,E"'"1-1d""""u--
8péci - Capa- rance 
men. !cité in- sp. en 

Epaisseur. en mm ........... 0.1 0.2 0.3 1 Epais- ducti- 1012 
seuren ve ohms 

mm. spéc. par cm. 
<'UbP. 

------------ --- --- ------ - -- - -----
1 [ Madras, hmn t.oh•té......... ... 1.16 11.2 0.9 2. 7ï 2.5 22.0 

" b~~~~l!~~~-~~.~~~~~~.~~~ ········ ···· ·· ·· 

1 

1.93 3.4 67.0 
2 vert tacheté, A........ . 1.13 1.1 0.9 2.1 4. 16.0 
3 " " B ..... .... 1.10 O.ï 0.5 0.27 1. 7 3.1 15.0 
4 " " " c ......... 1.3 ] .1 0.94 ····· ··· l.43 3.9 91 .0 

" tacheté .. .... ...... 1.6 1 •) 0.95 ...... 1.3 5..') 25.0 . ~ 

6 rnhis très taché .. ...... 1.9 J.3 1.0 ......... 2.4 4 .4 55.0 
ï " clair, vert, B .......... .. ] . 7 1.2 0.95 .•... .... 1. 73 4.4 133.0 
8 " " " c ... .... ..... 1.7 1.2 0.9 1.61 -Ui 81.0 
!) " IJ ... .. . ...... 2.0 1.3 0.8 1.8 3.9 125.0 

10 Bengal, tacheté ...... .. .... ....... 1.1 0 .t) 0.2 2.04 J.3 45.0 
11 " rnbis très taché . .. ...... 1. (j l .4 1.2 2.1\ -1. ï 20.0 
12 " blanc ........ ........ ...... . 2 . .J 1 .3 0.4 LI -L2 7.0 
13 jaune ....... .............. 2.l 1 .4 0.9 1.4 2.8 0.0 
J4 " rubis clair ..... .. ....... . 2.1 1.4 0.9 O. ï2 l.H 4.2 11. .0 
].) Canadien, ambre A .. ........•.... 1.5 1.1 0.8 O . .J 2.1 2.H 3.4 

" B .............. ········ · ......... 5.0 3 .0 0.-1-! 

" .. c ............. .. ········ · ········· 1.4 2.9 22.0 
li) Am/\rique du Snd, tacheté ...... 1.0 0.fl 0.4 J.22 .J.9 39.0 
lï " " rubis clai r .. . 2.1 l.4 O.H ....... .. ......... ··· ·· ···· ........... 
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Ce qui suit est une liste des divers procédés et méthodes de traitement 
du mica pour son emploi dans les appareils électriques et autres qui ont été 
breveté entre 1900 et 1910 au Ganada, Etats-Unis et Grande Bretagne. 
Plusieurs cles appareils indiqués ont été brevetés dans ces trois pays. Mais, 
en dépit cles efforts répétés pour introduire les méthodes mécaniques de fen
dage clu mica ou de traiter autrement ce minéral pour le rendre apte aux 
usages spéciaux, la majeure partie clu mica employé est préparé à la main 
comme cela est décrit aux pages précédentes. 

BREVETS CANADIENS. 

Brevet Canadien No 74949, 1901.-A trait à un procédé inventé par 
R. W. Heard et R. A. Snyder de Pittsburg, Pa., pour la séparation des la
melles des cristaux de mica. Cette méthode consiste à chauffer les feuilles 
dans un fourneau puis de les submerger dans l'eau. La chaleur, prétend-on, 
étend les lamelles et le refroidissement soudain, fait pénétrer l'eau entre 
elles. Le procédé étant répété plu ieurs fois amène finalement une sépa
ration complète. Un perfectionnement est fait si les feuilles, chargées de 
liquide, passent entre des rouleaux pour faire répandre le liquide. L'action 
de frottement causée par la rotation des rotùeaux en sens inverse fait glisser 
les lamelles l'une sur l'autre et a.mène une subdivision très fine . 

Brevet Canadien No 74950, 1901.-Procédé inventé par R. W. Heard 
et R. A. Suyder de Pittsburg, Pa., pour faire du carton-mica. La méthode 
employée est d'appliquer une couche de gomme laque sur une surface con
venable (en ce cas, la périphérie d'un tambour) sur laquelle on étend deR 
feuilles de mica que l'on presse. La gomme laque s'applique au moyen de 
rouleaux tournant contre le tambour et les pellicules de mica sont posées 
sur la surface mouillée au moyen d'un courant d'air. Chaque épaisseur de 
mie-a . une fois formée est transfürée à un second tambour, dont la surface 
porte facilement contre la première et dont le diamètre est proportionné à 
la dimension de la feuille à former . L'adhésion de la feuille de mica sur 
le premier tambour peut être détruite par la chaleur, ou encore mieux en 
fournissant une fondation cle toile ou papier sur laquelle on bâtit la plaque. 
La plaque qui en résulte est enleYéc clu tambour en coupant le long d'une 
ligne parallèle à son grand axe. 

Brevet Canadien No 75968, 1902.-Signalc un procédé pour séparer les 
lamelles des cristaux de mica analogue à celui décrit au sujet du breYet 
'14:!l4!l, 1901, particulièrement en ce que le mica est chauffé au fourneau 
puis jeté clans l'eau. Le détenteur du brevet est W. C. Kent de Kingston. 

lhevet Canadien No 119055 ,1909.-Une machine à fendre le mica 
inventée par C. A. Guertin d'Ottawa et ayant ponr but le fendage cles feuilles 
d'un cristal d'une manière régulière, les feuilles ayant toutes la même épai -
seur. Les principes principaux de l'iiiYention sont: une ~nrfacc cle bois (a) 
porle une ouYerturc circulaire entaillée de 2 picdf; de diamètre. Dans l'ou-
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verture est po é sur un axe vertical (b) un disque circulaire tournant ( c) 
légèrement plus petit que l'ouverture. Le disque est appelé le disque du cou
teau et est muni de couteaux en forme de dards ( d) fixé dans a surface. 

Fig.1 

Fig.3 

FIG. 63.-llfachine à fendre le mica, de Guertin. 

Le pointes des couteaux sont dirigées dans le ens de la rérnlution et peu
vent être éleYées ou abais ées suivant l'épaisseur qu'on veut donner au mica 
fendu . Au-dessus de la surface tournante et sur la circonférence d'un cercle 
décrit par les couteaux en tournant, il y a un réservoir ( e) contenant les 
feuilles de mica gros ièrement façonnée . Le fond de ce réservoir est muni 
d'une plaque gli . ante qui peut être fermée ou enlevée à volonté pour ouvrir 
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ou interrompre l"arrivée clu mica aux couteaux, quancl il est plein ; un poirls 
( f) est posé sur la surface upérieurc cl es plaques pour assurer une pression 
constante. 

Aussitôt que le clisque est mis en mouvement, la pointe clu premier cou
teau s'applique sur la feuille inférieure de mica, et fend une pellicule cle 
l'épaisseur déterminée par 1 élévation de la pointe au-dessus de la surface 
du disque. Cette pellicule tombe par une fente radiale (g) sous le couteau 
dans une trémie ou reccptable analogue (h) et le contact cle la pointe de 
couteau suivante enlève une autre pellicule de la plaque. Le nombre de 
couteaux e t conventionnel et peut être augmenté proportionnellement au 
diamètre du disque. Le côté du magasin le plus éloigné cle la direction 
d'approche du couteau est en contact avec le disque pour tenir solidement 
la plaque cle mica la plus basse et se retire pour laisser passer la pointe du 
couteau. 

Brevet Canadien No 127,128, 1910.-Appareil pour la fente mince du 
mica inventé par F. Lilenthal et G. T,auer, de Cologne Allemagne. I.e 
principe cle l'invention consiste à attacher des corps aux deux faces de la 
feuilie de mica, de telle façon que la cohé ion entre les faces et les dits 
corps soit plus forte que celle qui existe entre les couches individuelles de 
mica. De cette façon en écartant les corps l'un de l'autre la feuille de 
mica se fend. L'attachement des corps aux faces du mica est obtenue par 
une matière adhésive ou par uccion. L'épaisseur des feuilles résultantes 
peut, dit-on, être déterminée en entaillant les feuil les à la place requise 
avant d'écarter les corps. Quand on emploie la succion pour séparer les la
melleR, le principe adopté consiste à avoir un certain nombre de rouleaux 
en contact l'un avec l'autre. Ce contact étant fourni au moyen de places 
de succion . ur la circonférence coopérant par paires au point de contact et 
tournant dans des directions différentes. Les plaques fendues par la pre
mière paire de ro1ùeaux passent à la seconde paire, puis suivent tout le sys
tème et s'amincissent en avançant. Le classement des diverses épaisseurs 
se fait au moyen de courant d'air ou par essais cle flexion . Ce dernier sys
tème agit sur le principe que plus minces sont les feuilles, plus facilement 
elles se ploient et clans une portion courte elles Ront différemment affectées 
par la succion appliquée sur leur surface, le po1JYoir adhésif de succion étant 
proportionné au rayon cle courbure. 

BREYETS DES ÉTATS-L'::-<IS . 

BreYets des Etat -Unis, i:\o 177,775, 1901.-Machinc à fendre le mica, 
imentée par I. cle Kaiser et C. W. Hadfielcl. Le principe cle la machine 
consiste à. tenir le mica sur une table tournante (a) au moyen cle succion 
agissant ur la urface inférieure clu bloc par des perforations (b) clans la 
table. Les couteaux fixes ( c) sont placés sur des supports (cl) autour de 
la table tournante et à. mcRure que le. blocs cle mica paRsent c1cYa1it les cou
iennx, 1111 appareil Rm;pcncl le courant de RllC<'ion et une mince pellic·nle c,;t 
enlevée du bas clu bloc qui gli RRe Rur le couteau et qui est rappliqué rnr table 
par succion . 
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Fig. 1 

J 

... 

Fig. 2 
l"rc:. 6-! .-:'l larhine ;, fen<lre le mira Uadfil'ld de 1'iaist•r. 
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Les modifications au procédé précédent donnent une table fixe et un 
couteau tournant ; ou lm couteau et une table tournant en sens inverse et 
parallèles l'un à l'autre, et aussi pourvoient à l'enlèvement de la partie supé
rieure clu bloc au lieu de la partie inférieure. 

Brevet de Etats-Unis, No 697,696, 1902.-Machine pour faire le carton
mica inventé par H . F . Watson de Yalparaiso, Ind. L'objet de cette ma
chine un peu compliquée est de suppléer à la main-d'œuvre pour la prépara
tion du carton de mica. Le mica est fourni par un transporteur et est ar
rosé ou reçoit •à la main un adhésif comme la gomme laque. La :feuille est 
ensuite passée entre des rolùeam:: et déposée sur une table où il est découpé 
des dimensions requises. Les feuilles minces sont ensuite comprimées de 
l'épais eur volùue à l'aide de la chaleur de la vapeur. 

Brevet des Etats-Unis, No 76-1,810 et 764,411, 1904.-Méthodeetmoyens 
inventés par O. W. Jefferson de Schenectady, N . Y., pour traiter les pelli
cules de mica et les rendre assez consistantes et en état d'être réunies sans 
qu'il soit nécessaire d'y adjoindre aucune autre matière ou substance. Cc 
qui précède peut signifier que les pelli cules de mica sont rendues assez ad
hésives pour qu'elles cohèrent ensemble sans aucune autre matière. Mais ce 
n'est pas le cas. La matière durcissante est le produit cohé if. En peu de 
mots le procédé consiste à recouvrir les surfaces des pellicules de mica de 
gomme laque ou autre produit adhésif. L'application de la gomme laque 
peut se faire de deux façons. Dans la première méthode décrite les pelli
cules sont placées par un opérateur sur un transporteur qui passe sous une 
trémie laquelle laisse passer de la gomme laque en poudre. Les pellicules 
passent ensuite sur un bec de gaz qui chauffe et fait fondre la gomme laque 
sur le mica-fournissant ainsi une couche adhésive à la surface. Après être 
pa sée sur le bec cle gaz, la couche de gomme laque se refroidit et sèche et 
les pellicules peuvent alors être maniées par les assortisseurs et cnleYées du 
transporteur. 

La deuxième méthode comiste à appliquer l'adhési.I' en forme liquide. 
Dans ce cas le dissohant pour l'adhésif doit avoir la propriété cle s'évaporer 
à la chaleur. Les pellicules passent sur un transporteur sous un jet qui les 
arrose de gomme laque ou crune substance semblable. En paRRant sur les 
becs de gaz, le dis olrnnt s'évapore et les pellicules sont ainsi recouvertes 
d'une couche sèche de matière adhésive. Tout ce qu'il faut pour réunir les 
pellicules de mica en un e plaque, c'e~t, si on se Rert de la première rnéthocle, 
de chauffer les pellicules sons pression et, dans le second cas cle les plonger 
dans une solution cle cimentation et cle les soumettre à une pression une :fois 
hnmicle, puis <1e le~ séc·hcr ;\ un fourn crrn on 1rn four. 

Brevet clos Etats-Unis, Xo 7 3, ~t38, 1905.-A trait :\ une machine pour 
lailler la mic·nnite on le rnrton-mica, i1wentéc par E. G. Kasknhnlwr <le 
Schenectady, N. Y. L'invention permet c1c tailler des formes irrégulières 
clans clc granrlrs foui lles c1c micanite. 

RreYct rles l~tab::-lTniR , Xo 832,49-t, 190G.-A trait à un procédé pour 
"lWllicnler" le mica, ( c·est-;\-rlirc pour Béparer les lamelle~ cl es feuille;:; et 
crishrnx de mica par cles méthode mécaniques) ilwenté par TT. C'. Michel 
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de Londre . Les feuilles de mica sont d'abord parfaitement séchées dans un 
four et ensuite montées à une plateforme d'où elles descendent par un plan 
incliné et passent en vertu de la pesanteur entre une paire de rolÙeaux 
minces de surfaces ondulées qui les détachent les unes des autres. Les pla
ques de mica en pas ant dan ce TOlÙeaux sont soumises à une action de 
courbure en vertu de laquelle les bords des lamelles sont plus ou moins déta
chées les unes des autres. On peut employer n'importe quel nombre de 
rouleaux suivant la qualité du mica. Les plaques détachées sont encore ar
rondies et posées à plat dans la chambre à pellicules. Dans cette chambre 
les plaques sont prises par un courant d'air qui complète la séparation des 
lamelles. Le courant d'air est fourni par une soufflerie rotative, donnant 
l'air à une pression d'à peu près une demi-livre au pouce carré. Le courant 
d'air entraîne le mica en pellicules dans une chambre munie de trémies. Les 
feuilles les plus lourdes et séparées partiellement seulement tombent dans les 
trémies les plus proches de la chambre aux pelliclùes tandis que les pelli
cules le plus légères sont entraînées dans les trémies les plus éloignées. 

Brevet des Etat -Uni , ~ o 833,401, 1906.-Procéclé inventé par B. B. 
Lévis, cle Friedman, Allemagne, pour faire des plaques cle mica composées. 
Le trait principal de cette invention consiste en un transporteur (a) sur 
lequel les plaques de mica fcnclu fin (b) ont placée en tas. Le transporteur 
subit un mouvement cle va et vient sous un entonnoir à succion ( c) bouché 
par une plaque perforée (cl) et sèche à un appareil d'aspiration ( e). Dans 
la portion terminale clu transporteur, où le receptacle contenant le pelli
cules de mica Yient sous l'entonnoir à succion, une couche de pellicules de 
mica est aspirée contre la plaque perforée. Mais aussitôt que le receptacle 
a passé à son autre position terminale et que l'entonnoir est privé cle con
nection avec le mécanisme d'aspiration et raccordé avec l'air extérieur, la 
couche cle mica tombe Rur un support placé sur le transporteur. Sur la 
couche est appliqué à la main ou mécaniquement un rouleau enduit de ci
ment. Au retour du tramporteur, une seconde couche de pellicules cle mica 
est appliquée sur la première et le procédé de con b·uction continue jusqu '.1. 

ce qu'on ait atteint l'épaisseur désirée. 

Brevet des Etats-Ü1ÎR, Xo 8-l-5, -l-.50 1907.-Procédé imenté par D. 
Dobler ile :Jiunich, .\ ll enrngne. pour réduire le mica en poudre fine. Le point 
principal de 1ï1wcnt ion consiste Fi chauffer le mica . Le minéral en bribes 
est placé clans un tambour chauffé au blanc durant plnRicur heure . Cette 
('haufl'ée rend le mica opaque. Après refroidissement, le minéral est taillé 
en étroites lisières et placé clans une chambre fermée où l'on laisse entrer 
de la vapeur. On dit que cette chaleur et la vapeur d'eau rendent le mica 
tendre et flexible et rendent plus facile de le broyer clans le moulin ordinaire. 
Comme il est naturellement tendre, il e. t flR:::ez difficile crapprécier l'objet 
cle ce traitement aYant clc le réduire en pou~sière. 

BreYct cle~ "Etilt~-rni~. Xo , -1-i,!HO, In01.-Ce breYct a trait à un pro
cédé pour faire le carton-mica et a pouT but d'économiseT la main-d'œuvre. 
On met du rn iea frnrl n An clan un panier en fil de fer dont les mailles son t 



Fig. 1 Fig. 3 

6 

Fig. 2 
Frn. G5.-)facltine « ui"ttir k c-arton-mica.-Lévis. 
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suffisamment larges pour laisser passer un ciment liquide, mais assez serrées 
pour empêcher le mica de tomber. Le panier qui contient les pellicules de 
mica est alors plongé dans un réservoir renfermant du vernis copal ou gom
me laque et les plaques sont bien enduites de ciment. Le panier est alors 
retiré du réservoir et soulevé pour laisser s'écouler le liquide. Les écailles 
sont ensuite enlevées du panier et déposées sur un tamis en fil de fer sans 
séparer les pellicules les unes des autres. La couche suivante est posée sur 
le intervalles entre les pellicules de la première et le tamis est alors redressé 
pour qu'on puisse voir au travers et constater les endroits f.aibles que le tra
vailleur peut alors renforcer au moyen de quelques pellicules additionnelles. 
L' idée d'employer un panier dispense cle l'emploi cle pinceau pour humecter 
chaque pellicule en particlùier et permet d'employer plusieurs morceaux en 
même temps. L'inventeur prétend par ce procédé économiser 60% cle la 
main-d'œuvre. 

Brevet des Etats-Unis, No 890,500, 1D07.-Ec1warc1 Cooper de Newton, 
Mass., a inventé une machine pour plier les feuilles de mica pour les couver
hues isolantes spécialement destinées aux noyaux cles compteurs électriques et 
le revêtements cles commutateurs. Les traits principaux cle cette machine 
sont trop compliqués pour pouvoir être expliqués en détail, mais le point 
essentiel de l'invention consiste clans un mécanisme par lequel la feuille est 
solidement attachée à un crampon d'où les deux extrémités opposées ressor
tent, ce crampon est ensuite abattu entre deux blocs cle plissement qui sont 
pris par les portions extérieures cle chaque côté, ce qui recourbe les côtés 
opposés de la feuil le le long des lignes prévues. Il est ensuite pourvu un 
moyen de faire avancer successivement le membres plissants, le premier 
pli cle la feuille découverte d'abord et le deuxième sur celui qui Yient d"être 
ployé. 

Brevet des Etats-Unis, No 885,93-!, 1908.-A trait à une méthode de 
faire le mica a rtificiel, ilwentée par I. J. i\Iachai kc, de ::\iagarn, X. Y. L'in
venteur prétend que les produits obtenu par son procédé ont toutes les pro
priétés utiles du mica natmel avec en plus l 'aYantagc d'être exempts des 
taches de fer et des autres imperfections. La méthode employée consiste à 
fondre une charge suffisante dans un four électrique en éYitant la réduction 
des constituants par contact aYec le charbon. La charge peut être modifiée 
pour obtenir des micas de caractère et de constitution différents. On em
ploie un four électrique du type à induction, le secondaire étant formé d'un 
métal qui ne peut pa. nuire au produit, et clc préférence d'un métal entrant 
clan sa composition. Les métaux convrnant ,1, cette fin Ront : aluminium, ma
gné~ium. ,;ilicon, et, (1an,; le c·a" clu mil'a-fer, le for . . \n liL'll du Jonr clïn
cluction on peut employer n'importe quel four électrique ayant des électrodes 
d'un métal qui n'est pas nuisible au produit, du ilicon clc préférence. Pour 
la charge, tons les matériaux entrant dans la composition du produit (sauf 
le alcalis camtiqnes) sont fondus ensemble, et on ajoute à la masse fondue 
clu KOTT on XaOJl qnr l"oH cli~,;ont . l,a massr e~t alor. cléc·hargér cln fm1r 
et on la fai~sc rdroiclir à une atmosphère chargée c11rnrniclité. L°c'<Hl qni 
rntre 11ans la con. tit.ntion dn produit proYient clu métal alcali h~·draté . et 
clr rean atmo~phérique. 

25 
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Les charges employées par le breveteur sont les uivantes :-

Exemple 1. 45. 5 parties sable cle mer pur ( ?) 
12. 0 " bauxite. 
30 . 5 " magnésie brûlée. 

A la charge cle métal on ajoute 14 part de potasse caustique à 90 p. c. 
refroidie à une température humiclifiée à vapeur d'eau. On a produit un 
mica ayant la composition suivante :-

Si0 2 

44.2 
~'[g0 

29 ..± 
Total 

100.00 

Le courant employé était de 1,500 .à 3,000 ampère , à 30 à 60 volts. 

Exemple 2. 46. 5 parties de sable blanc pitr? 
40 . 0 " bauxite. 

avec addition de 16. 5 de potasse eau tique à 90 p. c. I.a charge a été fondue 
dan un four électrique avec des électrodes en ilicon et refroidie dans une 
atmo phère humide. Le mica obtenu pos éclait la compo ition uivante: 

i02 
45.2 

Total 
100.00 

On ne parle pas de la dimension de cristaux obtenus et le procédé ne 
paraît pas avoir d'importance commerciale. Il faut remarquer que dans 
l'un et l'autre cas les compositions diffèrent considérablement de celle d au
cun mica naturel connu. 

Brevet des Etats- nis, No 888,197, 1908.-Machine inventée par E. G. 
Sheperd d'Ottawa, pour tailler rapidement et façonner les bords de mor
ceaux de mica et enlever automatiquement les déchets. L'objet de ce façon
nement est d'éviter autant que possible le contact accidentel avec le cou
teaux et l'accumulation des déchets. La portion principale de la machine 
est contenue dans une caisse à éventail (a) et les feuille de mica ont sou
mises à l'action de couteaux tournant (b) après avoir été introduites par des 
fentes étroites ( c) da.ns la caisse. Le façonnement rapide e t aussi une des 
particularités de la machine qui est actionnée par une courroie ou un pignon. 

Ces machines ont supplanté dans une certaine mesure le anciens cou
teaux à guillotine et beaucoup sont employées dans les fabriques à Ottawa. 
Voici une description complète de la machine. 

Sur une plaque rlc ba e .\ , il y a rleux montants x, de préférence fondus là 
pour en faire intégralement partie, les sommets sont faits en coussinets x1 

ayant des saillies verticales à écrous x2 fondus là solidement en un morceau 
et en uite mortoi és et retenus ensemble par les écrous x3 . 

Le deYant de la plaque de base est formé avec une plaque verticale A, 
de préférence aussi fondue intégralement là et ayant un bord supérieur avec 
rainure sur le dehors pour recevoir une lame de couteau B tenue en place 
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c 

A F'ig. 1 

Fig. 3 
FIG. 66.-Machine à fa.;onn er le mica.--Shepherd. 
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par c1es écrous ou vi . B. Dans les coussinet est posé un arbre c1e couche U 
portant une poulie DD,rapide et folle, entre ces coussinets et à l'extrémité 
duquel est monté un disque E. Le disque E, pré ente une face plate et 
formée d'un bord e, pour servir de volant. Une cannelure large et peu pro
fonde 3 est creusée sur la face dans le centre pou+ y introduire un couteau b, 
assuré un peu obliquement pour que le tranchant projette un peu. En même 
temps que le bord coupant, il y a une fente ± clans le plat c1u di que, ses 
lèvres sont en biseau de façon à dévier vers l'intérieur et à laisser pa ser 
librement les déchets cle coupoir. L'intérieur du disque est muni de pinnules 
E2 projetant au clélà du borcl en largeur et courtes vers le centre pour for
mer un souffleur d'éventail pour rejeter les déchets. Le couteau :fixe H, 
est monté sur le support A1 avec un léger biseau de telle façon que le bord 
tranchant se projette vers le di que E, au niveau du centre à peu près. 

Le disque E est complètement surmonté d'un couvercle (a) ayant la 
:forme cl\m recouvrement d'é1Tentail, a1·ec une pri e 5 près du moyeu du dis
que et un couloir de décharge f en dessous; et à une extrémité, une fente c 
qui y est taillée en face clu bord tranchant clu couteau fixe pour l'in ertion 
de la plaque de mica. Elle est faite plus large que l'épaisseur du bord du 
disque l'exige, la pinnule E 2 s'étendant dans la partie la plus large; la dé
charge f est formée par cette dernière partie. On peut l'attacher au couteau 
stationnaire (qui comme on le voit âgit comme partiel couvercle) ou à n'im
porte quelle partie fixe convenable. 

Le comercle a, tout en protégeant contre les accidents de contact avec 
les couteaux rotatifs, fait au si partie de l'appareil pour enlever les déchets, 
en empêchant l 'accumulation cle déchets clans la machine et tenant l 'atmoa
phère cle la chambre dans une condition plus anitaire. 

BreYet des Etats-Unis, ~o 901,130, 190 .-Machine pour fendre le mica 
inventée par B. \\ alchmer, ~ ew-York. Le but de l'invention est de fendre 
les blocs de mica en pellicule d'une épaisseur suffisante pour le employer 
à la fabrication du carton-mica. La machine consiste en une table horizon
tale laquelle reçoit un mouvement de va et vient, un couteau à fendre placé 
sur cette table et pouvant osciller et une agrafe ou appareil analogue pour 
tenir le bloc c1e mica en ligne avec l'axe clu couteau. Un courant d'air en
lève les feuilles fendues du bloc qui est libéré à cette fin. On peut employer 
n'importe quel nombre de couteaux d'après les dimensions de la table. Les 
blocs c1e mica sont d'abord grossièrement façonnés puis mi en place avec 
leurs plans c1e base parallèles à la surface de la table. Le mouvement réci
proque c1c la table met constamment les blocs sou l'action du couteau à 
fendre sur lequel est placé un orifice qui fournit le courant d'air pour en
lever la pellicule détachée. 

L'inco1wénicnt de cette machine ù fendage mécanique et de autre ré
side en· ce que le. pellicules de mica produites sont rarement assez minces 
pour l'usage auquel on les destine. 

Bren:- t <le~ Etat;;-rni:::, 90:~.9-Hl, 1908. - °Jiéthodc pour traiter le mica 
rlur. ra;:sant, afin <le le ren<lre flexible, inYcnté par L. P. Beckman clc Pnr
nassus, Pa. Cc pro ·éclé assez extraordinaire consiste à hernper les feuille!' 
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de mica dans un métal fondu, de l'aluminium de préférence, durant une 
heure à peu près. On prétend qu'au moyen de ce traitement on peut placer 
à p1at sans le briser des feuilles de mica de a\- " d'épai eur. On ne parle 
pas de la valeur subséquente du mica pour d'autres fins . 

Brevet des Etats-Unis, No 934,057, 1901.-Machine inventée pour faire 
des plaques de mica et objets analogues par E. L . Elwell, de Newton, Mass. 
L'objet de ce mica est de supplanter la main-d'œuvre pour cimenter les pel
licule fendues et en faire du carton-mice. L'idée principale de l'invention 
est de séparer mécaniquement les lamelles de la poussière et des matières 
étrangères et de les disposer en couches sur un lit incliné. Le lit est alors 
agité, le mouvement faisant gli ser les lamelles sur un transporteur qui les dé
pose sur un li t mouvant où on leur applique un ciment de gomme laque, ce 
qui permet d'obtenir une plaque ferme et épaisse. 

Brevet britannique, No 10,949, 1905.-Procédé pour calciner le mica 
sous pression inventé par M. Meirowsky de Cologne, Allemagne, pour atten
drir le métal afin de l'employer entre les segments de commutateur. Les 
plaque de mica sont pressées entre deux plaques convenables placées dans 
un four à calciner. 

Brevet Britannique, No 12,510, 1908.-A trait à un procédé perfectionné 
pour faire du mica broyé avec des bribes. Le plan de l'inventeur est de 
moudre le minéral tandis qu'il est saturé d'un liquide antilubréfiant (de pré
férence une solution d'alun) dans un moulin du genre ordinaire. La solu
tion d'alun est ensuite enlevée soit par lavage soit par séparation quand on 
sèche le produit final pour accentuer encore son caractère ininflammable. 

En plus des inventions qui précèdent Moses Judah, de Calcutta, s'est 
procuré en 1901 un brevet pour employer les feuillets de mica à la confec
tion de chapeaux, et de capotes tl e rnitures. Un ::i.utre us::ige auquel s'applique 
le brevet est l 'emploi du mica à la confection des réceptacles réfrigérateurs 
pour le8 aliments, le boissons, etc. 

ATELIERS DE F AÇO::\'XID:.\IEKT DU :.\JICA. 

Les principaux ateliers cl e façonnement clu mi ca sont à Ottawa et dans 
la Yille \OÎRine de Hull, situés au centre entre les terrains cl e mi ca de Québec 
et cl"Ontario et elles fournissent du travail à ueaucoup cl 'ouniers. 95 pour 
cent à peu près des employés des fabriques sont des filles, le travail est facile 
et l'habitude requi se s'acquiert facilement. La majorité des fabriques de 
mica s'occupe de produire soit le minéral façonné au pouce, soit le minéral 
fendu mince que l'on expédie aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne pour 
servir à la fabrication des appareils électriques. Quelques manufactures font 
aus i le carton-mica. En plus <les ouvrières qui travaillent à la manufac
ture beaucoup d'ouvriers sont occupés à fendre le mica à la mai son . Le mi
néral façonné au pouce leur est livré au poicls et les filles reçoi,·ent t ant par 
livre pour les feuill es fendues mince, le prix allant de Ll à 20 cts. L a main
d"œuvre pour le mica subit de grandes variations, à cer tains moments, lrs 
fabriques Ront incapables de se procurer autant d 'ounièrcs qu'elles le dé
sirent et dans d"autres on n'occupe qu'une douzaine <l'ounièrcs. 
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Ottawa. 

Blackburn Bras., 202, rue Creighton. ne trentaine de filles en moyenn~ 
sont employées .à fa ·onner au pouce et à fendre fin. L'atelier peut contenir 
150 ouvrières. On n'emploie pa8 de machines. Le mica consommé provient 
principalement de Templeton, Qué. 

Canada Mica W orks (Pritchard, Devlin et II olland), 54, rne George. 
Une quinzaine d'ouvrières setùement sont employée à façonner au pouce. 

Dominion Jfica TV orles (R. ~Macdonald) , 33-!, rue W ellin_qton. Un per-
onnel moyen de 35 filles ont employée au façonnement et au fendage fin, à 

faire du carton-mica, préparer des feuille de mica pour fourneaux, pour lampe, 
à faire de la toile de mica flexible, etc. On ne se sert pas d'autre machine 
que les presses à mica. Les bribes des table de façonnement, etc., sont 
broyées dans un petit atelier à couteau, les catégorie que 1 on produit vont 
de GO à 200 mailles. 

Eugene Munsell Company, 400, nie ll' ellington. Une trentaine de filles 
sont employées par cette compagnie et se livrent seulement au façonnement 
et au fendage fin . On emploie le machines à façon heperd (brevet cana
dien X o 8 ,191) et au i les couteaux à façonner du type gumotine, toute<> 
ces machines étant actionnées par force motrice. Il y a en plus plu ieur 
machines à étamper pour tailler à l'emporte-pièce des egments d'angle. Le 
mica préparé est expédié aux usine de la Compagnie aux Etats-Unis, où 
on fait du carton-mica et des pièces pour le appareils électriques. 

Fillion, S . O., 3-±5, rue Sparks . Emploie peu d'ouvrière au façonne
ment et au fendage, mais s'occupe surtout à manutentionner le rendement 
des petites mines et à le préparer pour la réexpédition. 

Foxton, F. rues lValler et Besserer. Emploie , à 8 filles pour façonne
ment au pouce. 

Laurentide Mica Company (TVe linghouse Company), rues Qiteen et 
Bridge. La compagnie emploie en moyenne 150 ouvriers, surtout de filles, 
qui font le fendage .fin et la préparation du carton-mica. Le rendement des 
mines de la compagnie clans le canton de Hull, Qué., est façonné à Hull, où 
11nc cü1quanfo inc de fcnmrns trarnillent aux ateliers rne Main, et de là est 
cnroyé h la fabrique d'Ottawa pour être mi en œune. Des fabriques sont de 
plu ~ établie h Aylmcr, Qué., et à l~ockland et Carleton Place, Ont. C'e. clcux 
premières faisant le fendage fin et le carton-mica et la de~·nière fai ant seu
lement le fendage fin. Le produit fabriqué est urtout envoyé aux u ines 
clc la Cornpagni~ de Pittsburg, Pa. 

Loughborough Jlining Company ( General Eleclric Company) rites Ro
ches! er et Albert. 

La compagnie exploite une grande fabrique pomant receYoir 300 ou
vricrn. 200 fille. sont occupées en moyenne à façonner et à fendre le pro
duit de mine de la compagnie et d'autres fabriques ~ont ituées à Hawkes-



PLANCHE XXXIV. 

Contact de la pyroxénitc et de la syénite, montrant le mur de la veine de mica avec 
des cristaux de phlogopite, lot 13, conce sion VI, Canton de 

Korth Burgess, Ont. 





PLAJ."\'CHE XXXV. 

Roche compo ée de petite phlogopite étoilée (noire) et d'apatite bleue (claire) . Mine 
Gould Lake, lot 6, concession X, Canton de Loughborough, Ont. 

La roche a une structure nettement feuilletée. 



... 



PLAN HE XXXVI. 

Mode type de g isemeHt de mica ü phlogopiü>. J_,es cri staux de mica de coulenr foncée se 
voient cla irC'nwnt cli sp rr~'ée clans la calc ite rose et le mica '1. petites étoi les. Mine 

Martha, lot 13 . concess ion VI, Canton ::\'orth Burg·esR, Ont. 



' 



PLA rcHE XXXVII. 

Plaque dl! mu . cov itl' montrant des enclaves d"oxyde de fer di sposées parallèlement 
à la ligne de percussion. 1.line Villeneuve, lot 31 , rang 1, Canton de 

Yillcn euve, Qué. Un seizième de taille naturelle. 





PLANCHE XXXVIII. 

Plaque de muscovite montrant des enclaves d'o]..-yde de fer et de gr enat s, mine Ville
neuve, lot 31 , rang I, Canton de Villeneuve, Qué. Un seizième de taille 

naturelle. 





FIG. 67. -Coupe de cri sta l de muscov ite, montrant la disposition symétrique du plan 
optique axial, figure de pcrcu sion et fi gure de pression. 

(D'après ll ollcwd, ".llica D JJO.Sit-9 uf l nclia .") 

(Spécimen de 'Iurpunpanclla, district de Xellore--taille naturelle) . 
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bury, Buckingham et Ma son. ·Ces derniers emploient une moyenne totale 
d'à peu près 125 à 150 ouvriers. Aux usines d'Ottawa où le rendement de 
la mine de ydenham est envoyé brut, le mica est nettoyé, façonné, fendu 
fin et expédié à la fabrication des nombreux appareils faits par la General 
Electric Company. 'Tout le fendage se fait à la main, les seules machines 
employées étant les façonneuses Sh~perd. 

O'Brien and Fowler, pont Citmmings. Une douzaine d'ouvrières tra
vaillent !à faire du carton-mica, des rondelles, des tubes, etc. L'usine est 
encore en préparation seulement et on veut installer des machines plus 
grandes et plus puissantes. Tout le rendement des mines de la Compagnie 
est :façonné au pouce soit aux mines elles-mêmes, soit dans leur voisinage ou 
expèdié comme minéral façonné à Ottawa. 

Une usine à broyer est exploitée par la même compagnie à Papineau
ville, Qué. L'atelier a été mis en opération à la fin de 1909 et a fonctionné 
régulièrement depuis. 35 à 40 ouvriers sont employés et le rendement 
moyen est par jour de deux tonnes à peu près de produit fini, dont 25 p. c. 
est à 200 mailles et 75 p. c. de GO à 100 mailles. Virtuellement toute la 
production est envoyée aux Etats-Unis. 

Webber & Co., 27,4 rue Btewart.-Un personnel moyen de 50 filles sont 
employées au façonnement au pouce et au fendage fin. Le minéral nettoyé 
est envoyé à Boston, Mass., pour faire clu carton-mica. 

Hull. 

Canada Mica ]fonufaciurùig Co ., Ltd, 81, m e Brewery. Cette société 
est cle formation récente et a acquis les mine et les affaires de plusieurs 
exploitants. La fabrique n'est pas complètement montée et s'occupe seule
ment actuellement de manutentionner le mica de haldes. Une certaine mo
yenne d'ouvriers ont employés à façonner et à fendre fin et un moulin fonc
tionne pour broyer à sec. Le moulin est du système à billes et consiste en 
un cylindre d'acier auquel le mica est fourni automatiquement. Au lieu de 
billes on emploie des morceaux anguleux d'acier pour broyer le mica qui 
une fois finement moulu tombe par clcs trouR dans la périphérie du cylindre. 
La poudre est alors élcYée à une série cle tami. qui la dasse suirnnt la finesse 
allant de 60 à 200 maille::;. On installe aussi un moulin clc broyage humide 
et on entend même équiper ln fa1J1 iquc des maehin ~ ~ n éce~~ai rcR pour fabriquer 
le carton-mica et autre~ produit~ clc mica. 

Flynn, li. , 108. rne lfrell'ery. 20 fi ll L·~ en 1·iro11 ~on 1 OC'C'upécs i1 faç:onner 
le produit des mines cxploitécR par :Jf. Flynn. On n'emploie pas de machine 
et le mica est tout expédié à l'état façonné au pouce. 

En plus cle ce qui précède, J/ Jf. X enl Bras, de la rue Rrocl.:, ]{ ingston, 
Ont., exploitent un atelier de faç:omH.>mcnt de mica et emplo ient en moycnnP, 
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une trentaine de filles qui sont surtout occupées à égali er, façonner au 
pouce et à fendre fin le rendement de mines de la Compagnie. De~ ron
delles, de anneaux de socles sont aussi fabriqués. Le rendement de la 
Compagnie est surtout expédié en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. 

Il y a, en divers endroits, dan le district à mica d'Ontario et de Qué
bec de petits atelier de façonnement, mai ils travaillent seulement par in
termittence et sont exploités par de petits propriétaires et négociants. 
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PARTIE Ill. 

A. 

RESUME DES LOIS MI~IÈRES DE LA PROVIKCE DE QUEBEC.1 
ACTE DE 1892, 55-56, VICT., CH. 20 AVEC A:JŒNDEMENTS, 

Observations r elativ€s aiux Permis et Concessions Minières. 

L'étranger comme le sujet britannique est appelé aux bénéfices de la 
présente loi. (1422) .2 

Le mini tre des mines émet des permis d'exploration, des permis d'ex
ploitation, ou vend simplement les terrains et droits miniers appartenant à 
la Couronne. 

Sauf les aliénations faites sous l'empire des diverses législations qui se 
sont succédées, ces droits sont répartis et situés comme suit : 

1° Dans les terrains concédés depuis le 24 de juillet 1880, dans les 
cantons et dans les territoires non encore concédés, toutes les mines appar
tiennent à la Couronne (1423) . 

2° Dans les terrains concédés antérieurement au 24 de juillet 1880, 
dans les cantons, les mines d'or et d'argent, seules, continuent d'être pro
priété de la Couronne (1425 et 1426). 

3° Dans les seigneuries, toutes les mines appartiennent à la Couronne, 
sauf les seigneuries où les droits de mine ont été cédés aux seigneurs en 
même temps que les droits superficiaires. 

Les seigneuries dans lesquelles les lroits de mines n'appartiennent plus 
an 1rourern.::>ment, "ont les suivante,_, a 1·ec cc1 taine restriction (un droit réga
lien) pour les 4 premières: de Beauport et de Beaupré, clans le comté de 
Québec; de Lauzon, dans le comté de Lévis; de l' I sle d'Orléans, dans le 
comté de fontmorcncy; de Verbois, le Parc et RiYière du T..1oup, dans le 
comté de 'T'érniscouata; de Terrebonne, dan le comté du même nom et de 
la Petite :Y ation, clans le comté d"Ottawa. Ces seigneuries, à part celles de 
'l' errebonne et de la Petite X at-ion qui long·ent respectiwment la riYière Jésus 
et la rivière Ottawa, sont sur le fleuve St-Laurent. 

Dans la Commune de Laprairie, le" droits de mines ont également été 
abandonnés à la Compagnie de Jésus, par la loi 5,-52 Viet., ch. 13. 

Dans le Seigneurie Rigaud-Vaudreuil, l'or et l'argent et aidres métaux 
précieux f;Culement, sont la propriété des seigneurs (titre de concession de 
1 -l6). 

Permis d'exploration ( 1..J.153) .--L'espace courert par un ou plusieurs 
perrni d'exploration en fayeur de la même personne. ne peut excéder à la 
foi", 25 milles carrés, dans les territoiref; non subcliri:::és, et hente lots de 
100 acres clans les territoires subdivisé", dans un rayon de cent milles. 

1 Contenant les amendements du 29 mai 1909. 
2 Les chiffres entre parenthèses réfèrent aux articles de loi. 
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Le coût du permis d'exploration est de $5.00 du mille carré, si le ter
rain n'est pas subdivisé, de $5.00 du lot de 100 acres, si le ter rain est 
subdivisé, et de $2.00 par lot, clans le cas où le terrain appartient à un par
t iculier; toute étendue de moins de 100 acres devant compter cornrne 100 
acres. 

Le permis d'exploration est accordé pour trois mois et peut être renou
velé. A l'expiration des troi mois, il ce e sans avis, et le porteur n'a au
cun droit sur les travaux qu'il a pu faire. Il doit fourniT un rapport de ses 
opérations : minéraux découverts ou autres ré ultat obtenus ( 1455) . 

Pendant la durée du permi d'exploration, le porteur a le droit exclusif 
d'acheter toute mine qu'il peut trouver aux conditions établies aux articles 
1436, 1443, 1456. Après l'exercice de ce droit pour la totalité des 400 acres 
mentionnés à l'article 1443, le permis devient nul pour le surplus du terri
toire y désigné (1456) . 

En présence d'une demande d'achat produite par une autre personne, 
pour le même terrain, ou d'une demande de permis d'exploitation, le porteur 
du permis d'exploration devra acheter ou prendre un permis d'exploitation, 
lui-même, ou céder sa place, à l'expiTation de son permis d'exploration. 

Permis d'exploitation (1458) .-Il est défendu d'exploiter sans un per
mis. Ce permis peut être donné sur les terres des particuliers ou ur les 
terres publiques (1460). Il est émis pour une année, moyennant une rente 
de $1.00 de l'acre et un honoraire de $10.00. Il ne peut être renouvelé au 
bout de l'année (1461). 

Les demandes de permi , tant d'explorations que d'exploitation, doivent 
être accompagnées des prix et honoraires ci-dessus mentionnés et d'une des
cription aussi exacte que possible du territoire convoité : indication des lots 
et des rangs dans les cantons et les seigneurie , et description spéciale, illus
trée d'un croquis, au be oin, s'il s'agit de terrains non arpentés. 

Concessions minières (1436) .-Les demandes de conce sion minières 
doivent également être accompagnées des prix indiqués sous l'article 1444 
abrogé. Pour cc qui regarde la description, elle doit être exacte et reposer 
sur un plan d'arpentage (1439, 1443, et 1456). 

Métaux supérieurs et inférieurs.- Voir article 142, No 11, en note. 

Transports (1442) .-La concession minière, le permis d'exploration et 
le permis d'exploitation peuvent faire l'objet d'un transport par le porteur 
à une tierce person11e, muyr11nant la pr0Lluctio11 au Département, d'une oopie 
ou d'un double du titre effectuant le transport, et le paiement d\m hono
raire de $10.00. 

Le permis d'exploration ainsi transporté, e t renouvelable pour le tout 
on pour partie, aux conditions ordinaire , au nom du ce ionnaire, i celui-ci 
n'est pa. c1éjà porteur de permis couuant une étendue de 25 milles carrés 
on de 30 lots c1c 100 acres, am: termes de l'article 14.i3. 

Agents . - Le gonYcrnernenl n·a pas l1'agen autori, éR à émettre des per
mi;; on à ronrécler (ll'R llroils cle mine (reconfor~). Touf;es les affaires sont 
transigées clirccterncnt aYec le Département de la Coloni ation, des Iines 
et des Pùc·hcricf', Québec. 
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Remise d'argent.__,Si les remises d'argent sont faites par chèques, ceux
ci doivent être payables au pair, à Qnébec. 

SECTION I X. 

DES MINES. 

DISPOSITIONS D ECL AR ATOIREJS ET I NTERPRÉTATI VES. 

" 1421. Dans l 'interprétation et l'application de la présente section, qui 
peut être citée sous le nom de " Loi des mines de Québec," ainsi que de tous 
les arrêts en conseil ou règlements promulgués en vertu d'icelle, si le con
texte ou la matière ne s'y oppo e, les expressions suivante ont respective
ment le sens que le présent y attache, savoir: 

1. Les mots : "miner", "faire des fouilles", "exploiter" et "exploi
tation" signifient et désignent tout procédé ou toute opération par lesquels 
on peut miner, fouiller, tirer, charrier, laver, passer au crible, fondre, épurer, 
broyer ou traiter de quelque autre manière que ce soit, le sol ou les terres, 
les roches ou les pierres, dans le but d'en extraire des minerais quelconques; 

2. Les mots: "mines" et "minerais" signifient et comprennent toute 
carrière de pierre de quelque espèce qu'elle soit et toute pierre ou roche, 
terre alluviale ou non, où il se rencontre de l'or, de l'argent, clu cuivre, clu 
phosphate cle chaux, cle l'amiante, ou toute substance minérale cle valeur 
appréciable ; 

3. Les mots " division minière" signifient et désignent toute étendue 
de territoire érigé en division minière sous la présente loi; 

4. Les mots: "terres publiques" ou "terres de la Couronne" signi
fient et désignent toutes terres de la Couronne, terres de l'ordonnance dont 
la propriété a été transférée à la proYince, terres clu clergé ou terres des 
J ésuites, du domaine de la Couronne ou de la seigneurie cle Lauzon, qui 
n'ont "n~ éîi2 alié112e;:; par la CoLn·onJH' : 

5. Les mots "terres cles particuliers" désignent toutes terres concédées 
ou autrement aliénées par la Couronne, autres que les concessions ou terrains 
miniers vendus par la Couronne comme tels, ou qui le seront à l'avenir; 

6. Le mot: "particulier" signifie toute personne qui possède comme 
propriétaire ou à titre d'usufruit, un terrain sur lequel il existe ou est sup
posé exister une mine quelconque; 

7. Les mots: "permis d'exploitation" signifient le permis donné à toute 
personne, société ou compagnie, d'exploiter une mine loca]i ,·éc sur un terrain 
désigné en payant la rente fixée par la loi; 

8. Les mots: "certificat de mineur" signifient l'autorisation à tout 
pro, pedeur de faire la recherche cl es mines en g-énéral . ur toutes les terres 
où le;:; choits cle mine appartienne11t fi ln Couronne, et le <hoit de marquer 
des claims; 

9. ÎAl mot "claim" sert à déRigner l'étendue de terrain comprise clans 
les limites du piquetage entourant une découverte : 

10. Le mots "porteur de permis" désignent toute personne, société ou 
compagnie, qui a obtenu un permis en wrlu de la présente Rection, et les 
mots " porteur cle certificat" i:;ignifient la personne qui a obtenu tel certi
ficat; 
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11. Les mot. : "passage mitoyen" désignent une certaine étendue de 
terre ou de roc laissée entre deux exca>ations; 

12. Les mots : "permis d'appareils mécaniques ou machines" signifient 
un permis de faire usage de tels appareils ou machines pour l'extraction ou 
la préparation des minerais ; 

13. Les mots: " appareils mécanique ou machines, sous permis " dési
gnent les appareils mécaniques ou machines pour lesquels un permis a été 
accordé pour extraire l'or ou l'argent, de la piene ou du quartz; et les mots: 
"propriétaire d'appareils mécaniques ou machines sous permis," désignent 
la personne à qui l'on a accordé un permis de cette nature; 

1±. Les mots: "minéraux ou métaux supérieurs,'' signifient tous le mi
néraux, sauf les produits de peu de valeur et les matériaux de con tTuction, 
tels que la tourbe, le fer des marais (bog ores), les ocres, l'argile, la marne, 
le sable, les graviers, les eaux minérales et les pienes employées pour la cons
truction, telles que calcaires, grès, granit, lesquel sont dénommés minéraux 
inférieurs; 

15. Les mot : "conces ion minière" signifient toute étendue de t erre 
vendue pour l'exploitation des mines; 

16. Le mot : "conces ion minière outerraine" s'entendent de toute 
propriété minière souterraine vendue pour l'exploitation de mines, en vertu 
de la présente section; 

17. Le mot "ministTe" ou "commissaire" lorsqu'il est employé seul, 
signifie le ministre de la colonisation, des mine et de pêcherie ; 

Les mesurages sont faits et les distances sont comptée , en vertu de la 
présente section, conformément aux mesures anglai es." 

~ 2.-Du privûège des aubains el de la réserve des droits de mine. 

" 1422. Les aubains, comme les sujets britanniques, peuvent jouir des 
arnntages de la présente loi en suivant ses disposition et en s·y somnettant. 
±3-44 V., c. 12, s. 2, et . R. P . Q., 1±22. 

" 1423. Il n'est pâs néce aire, depuis le 2± juillet 1880, et, à l'avenir, 
dan.;; les concessions de terre " qm ne sont va en même temps des conces
sions minières" faites par la Couronne par lettres patentes ou autre titres 
au même effet, que mention oit faite de la ré erve du droit de mine, la
quelle réserve est toujours censée exister. I Ed. VII, ch. 13, s. I . 

§ 3.-Dispositions exceptionnelles . 

" 1424. A l"égard de la Couronne, le droits de mine ainsi réser vés 
tacitement forment une propriété souterraine di tinctc et indépendante de 
celle du terrain qui la recèle. I Ed. YII, ch. 13, . I. 

" 1425 . Toutes les mines appartenant à la Couronne, en vertu de la 
loi on ile,; ti'res tlc (·oneession . cl;ins le tréfond.,; de terre" concédée arnnt le 
24 juillet, 1880, dans le~ canton , excepté les mines d'or et d'argent, s011t 
abandonnées par la Couronne et appartiennent exclu ivement au propriétaire 
de la surface, pourvu que celui-ci ne e soit pas départi de son droit de pré
emption consacré par les dispositions antérieures de la loi . 
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i au cours de l'exploitation d'une des mine ainsi abandonnées, il est 
découvert de 1 ·or on r~e \'m·?;ent rn quantité exploitable, le propriétaire ex
ploitant peut, dans les trois mois à compter de la mise en demeure par le 
département, en obtenir la concession de préférence à tout autre, au prix 
ordinaire des métaux supérieurs. 7 Ed. VII, ch. 18, sect. 1. 

Dans le cas où le propriétaire de la surface e serait départi de son 
droit de préemption, l'acquéreur du dit droit aura, mais sur les mines ainsi 
abandonnées de tous le autres, le privilège de miner à moins qu'il ne dé
cline de le faire dans un délai de ix mois sur valable mise en demeure de la 
part du propriétaire superficiaire, à la suite d'une découverte exploitable d'un 
minerai quelconque. 1 Ed. VII, ch. 13, s. I. · 

" 1431. Toute personne qui a obtenu ju qu'à ce jour ou obtient à 
l'avenir, par lettre patentes, pour l'exploitation de métaux inférieurs, un ou 
des lots de terre faisant partie des terres publiques, doit, si elle, ou son re
présentant légal, découvre et veut exploiter ou faire exploiter une mine de 
métaux supérieurs, payer au commi aire, en outre du prix déjà payé pour 
ce terrain minier, une somme additionnelle uffisante pour atteindre la 
somme exigée par l'article 1444 pour l 'acquisition de terrains miniers ren
fermant des métaux supérieurs, si, toutefois, le montant déjà payé ne s'élève 
pas -à cette dernière somme. 43-44 V., c. 12, s. 10, S. R. P . Q., 1431. 

"Il est cependant loisible au ministre, de vendre à une autre personne, 
les mines de métaux supérieurs qui peuvent se trouver dans les mêmes ter
rains, si les propriétaires de mines des métaux inférieurs refusent d'user de 
leur droit après avoir été mis en demeure de le faire ." 7 Ed. VII, ch. 18, 
sect. 2. 

§ 4.-Du droit régalien. 

" 1435. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il le juge à propos, 
et d'après les conditions et formalités qu'il croit convenables, réclamer, en 
tout temps, le droit régalien dû à la couronne sur toute terre déjà vendue, 
concédée ou autrement ailénée par la Couronne ou qui peut l'être à l'avenir, 
mais seulement cinq ans après la date de telle vente ou aliénation. 

Ce droit régalien, à moins qu'il ne soit autrement fixé par lettres pa
tentes ou autres titres de la Couronne, est déterminé par le lieutenant-gou
,·erneur en conseil, d'après le rapport de l'in pecteur des mines, et en pre
nant pour base la valeur, à la mine, du minerai, extrait déduction faite des 
fiais d'extraction, et ne doit pas excéder trois pour cent de cette valeur. 
43--1-.1: V., c. 12, s. 13, et S. R. P. Q., 1±35. 

~ 5.- Des concessions nûnières, de le11rs formes et dimensions . 

" 1436. Les concessions minières comprennent, outre l'attribution ordi
naire de cinq pour cent pour les chemins: 

1. Dan les territoire,; non subc1i visés, une étendue variant clc ceut à 
quatre cents acres, par sections c1c cent acres séparées les une Üc::; autres, 
ou formant un tout-de cent, deux cents, trois cents ou quatre cents acres; 
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chaque section mesurant treize chaînes de largeur sur quatre-vingts chaînes 
et quatre-vingts chaînon de profondeur. 

2. Dans les canton arpentés et subdivisés, et dans les seigneuries, une 
étendue variant de un à quatre lots, pris séparément ou formant un seul 
lopin de t erre, tels que décrits aux plans des arpentages ou du cadastre, 
selon le cas; chaque concession ne devant pas excéder quatre cents acres ni 
admettre de fraction de lots, sauf les pouvoirs conférés au lieutenant-gou
verneur en conseil par l'article 1443. 

Les petite îles ou îlots, les lots de grève ou en eau profonde et les ré
sidus de lots dont parties sont déjà affectées aux mines sont vendus pour la 
contenance qu'il comportent. 7 Ed. VII, ch. 18, ect. 3. 

" 1437. Dans les territoires non arpentés, les lignes extérieures des con
cessions minières doivent être tracées respectivement dans des directions sen
siblement nord et sud et est et ouest. 

" 1438. Lorsque les concessions minières, dans les territoires non ar
pentés, se trouvent sur le bord des lacs ou des rivières, elles doivent avoir 
leur front sur tels lacs ou rivières et sont sujettes dans tous les cas aux 
droits publics ur le. eaux navigables et flottables . 

De plus, le long de ces lacs ou rivières, il est réservé lm droit de che
min d'une demi-chaîne cle largeur, lequel doit être compris dans l'attribu
tion de cinq pour cent spécifiée clans l'article 1436. 43-44 V., c. 12, s. 30, 
et . R. P . Q., 1458. 

" 1439. Toute les concessions minières comprises dans un territoire 
non arpenté doivent être déterminées sur le terrain, par un arpenteur pro
vincial agissant d'après les instructions du département de la Colonisation, 
des Mines et des Pêcheries, et lmies avec quelque point déjà établi par lm 
arpentage antérieur, afin cle pouvoir être rapportées sur les cartes de ce ter
ritoire qui sont dans les archives de ce département. 

Ces opérations sont faite aux frais des reconquérants, qui doivent four
nir, avec leur demande pour achat, le plan de l'arpenteur établissant la po
sition et la dimension des concessions qu'ils désirent acquérir, avec les notes 
d'arpentage et procès-verbaux concernant telles opérations; le tout conformé
ment à la présente loi et à la satisfaction du commissaire. -±3-4-± V., c. 12, 
s. 28, et S. l~. P . Q., 1±56. 

§ 6.-De l'acqiàsition des terrains miniers, et du devoir des propriétaires 
qiti cèdent leurs droits . 

" 1440. 1'out terrain supposé contenir de mines ou minerais apparte
nant à la Couronne, peut être acqui du Commis aire de la Colonisation, 
de Mine et des Pêcheries: 

1. Comme concession minière, à titre de vente, ou, 
2. Etre occupé et exploité en 1ertu d\111 perrni d'exploitation. 43-44 

V., c. 12, s. 21, et . R P. Q., 1-139. 
"1441. J,es droit~ de mines appartenant à la Couronne dans les terres 

des particuliers, peurent également être acquis en la manière indiquée par 
l'article précédent." 1 Ec1. YII .. ch. 12, s. 2. 
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" 1442. Tout propriétaire de terrain minier, de même que tout porteur 
de permis d'exploration ou d'exploitation aux termes du paragraphe neu
vième de cette section, peut vendre, céder, transporter ou aliéner les droits 
lui résultant de son titre de propriété ou de son permis, en communiquant 
une copie authentique ou un double des ventes, cession ou transport au mi
nistre qui en fait faire lUl enregistrement sommaire dans un régistre spécial, 
moyennant un honoraire de dix piastres. 

Toute vente, ces ion ou transport non ainsi enregistré est nul à l'égard 
de la Couronne. 

L'enregistrement est fait dans les trente jours à la diligence de l'un ou 
de l'autre des parties intéressées. L'enregistrement subséquent à ce délai est 
valide, mais peut être opposé aux transactio.ns de dates postérieures seule
ment. 7 Ed. VII, ch. 18, sect. 4. 

§ 7.-Du vrix des concessions minières et de la réserve de couper dii bois 
sur icelles. 

" 1443. Aucune vente de concessions minières formant plus de quatre 
cents acres ne peut être faite à une personne dans un rayon de cent milles, 
dans la même année. Le lieutenant-gouverneur en conseil, a néanmoins, le 
droit d'assigner à cette personne, sur preuve suffisante de ses moyens et de 
ses capitaux, une étendue de terrain plus considérable, mais n'excédant pas 
mille acres." 7 Ed. VII, ch. 18. 

" 1444. Lors de la demande d'achat de concessions minières et de la 
production des documents indiqués dans la présente section, le requérant est 
tenu de payer au département de la Colonisation, des mines et des pêcheries 
le prix entier des concessions minières qu'il veut acquérir, aux taux suinnts: 
$10.00 l'acre pour les métaux supérieurs, à plus de vingt milles d'un chemin 
de fer, par la voie carros able la plus rapprochée, et $20.00 à une distance 
moindre de vingt milles; et pour les métaux inférieurs, $2 .00 l'acre, à plus 
de vingt milles d'un chemin de fer, et $4.00 à une distance de moins de 
vingt milles. 

" 1445. Le commissaire peut, de temps à autre, et aussi souvent que les 
circonstances l'exigent, offrir et mettre en vente tel nombre de concessions 
minières qu'il juge à propos. 

Cette vente se fait à l'enchère publique, après avis dûment donné et 
publié, pendant au moins quatre semaines, clan la gazette officielle de Qué
bec et dans au moins un journal français et un journal anglais, s'il en est 
publié dans ces deux langues, dans chacune des cités de Québec, Montréal 
et Ottawa. 

A chaque telle vente, la mi e à prix ou première enchère est fixée et 
déterminée par le comrni saire, mais ne doit, dans aucun cas, être moindre 
que le montant fixé dans l'article précédent; et le prix entier d'adjudication 
est payable comptant sous peine de nullité absolue de la vente. 43-44 V., 
ch. 12, s. 150, et S. R. P. Q., 158. 

' 1446. A moins de stipulation contraire dans les lettres patentes: 
1. Sïl s'agit de conceR~ions de métaux supérienrs, la vente de telles 

concessions donne à l'acquéreur le droit d'exploiter tous les métaux qui . 'y 
trouvent; 
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2. S'il s·'agit de concessions de métaux inférieurs, la vente de telles con
cessions ne donne à l'acquéreur que le droit d'y exploiter les métaux infé
rieurs. 

" 1447. Dans les cantons érigés comme dans les territoires non arpen
tés, aucune terre ne doit être vendue en vertu de la pré ente loi, à moins 
qu'elle ne présente des indications réelles de minerais; et la preuve de ces 
indications doit être produite par l 'exhibition des spécimens de minerai qui 
se trou-vent sur ou dans la dite terre, accompagnés d'af:fidaYit de personnes 
compétentes et clignes de foi constatant que les spécimens produits provien
nent de cette terre. 43-44 V., c. 12, . 31, et . R. P . Q., 1459. 

II.-·DE L.A. RÉ ERVE DE OO PE DE BOI SUR LE CONGES JOXS :.UINIÈRES. 

" 1448. Les porteurs de permis de coupe de bois ont, en vertu de tels 
permis, le privilège de couper ur toutes les concessions minière accordées 
dans leurs limites, les bois de toute espèce stùvant la loi et les règlements 
des bois et forêts. 

Ce privilège cesse après trois an à dater de l'émis ion de lettre pa
tentes pour ces concessions minières. 

"1449. Les bois de toutes e pèces sont résené par la loi, en faveur 
de la Couronne, sur les terrains vendus comme terrains miniers dans un ter
ri. toire qui n'est pas sous license de coupe de bois. 

Des licences de coupe de bois peuvent être accordées, conformément à 
la loi des bois et forêts, pour les bois ainsi réservés en faveur de la Couronne, 
sur ces terrains miniers. 

Le porteur du permi de coupe de boi a droit de faire entretenir à 
travers ces concessions minières, tout chemin nécessaire pour ses opérations. 

Le droit de couper le boi.,s en vertu d'une licence sur les terrains miniers 
visé par cet article, cesse après trois ans de la date de la première licence 
de coupe c1e bois émise sur ces concessions minières.'' 4 Ec1. VII, ch. 16, s. 1. 

" 1450. Les acquéreurs ou propriétaire c1e telles con.ce ions minières 
ont, clans le cas des deux articles précédents, le droit de couper et prendre, 
pour leur propre usage, les arbres dont ils ont besoin pour la construction 
c1es bâti . se et dépendance. néces aire à leur opérations. 43-44 V., c. 12, 
.s. 33, et S . R. P. Q., 1461. 

§ 8.-De la révocation de la vente des terrains miniers. 

" 1451. Les terrains m1mers doivent être vendus à la condition ex
pres e que l'acquéreur commencera de bonne foi l'exploitation des minerais 
y contenus, clans le délai de deux an à compter c1e la date de l'acquisition 
et que, clans ce délai l'acquéreur dépensera, " pour chaque ection ou lot de 
cent acres, "une somme de pa moins de cinq cent pia tre s'il s'agit de 
métaux supérieur,;, et c1e pas moins de deux cents piastre 'il s'agit de mé
taux inférieurs clans telle exploitation. 7 Ed. VII, ch. 18. 
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Le Commissaire peut révoquer la vente de tels terrains mmiers, pour 
défaut d'accomplissement de ces conditions, en manière suivie pour la révo
cation de ventes de terres publiques. 

Les lettres patentes ne doivent être émises que sur preuves satisfaisantes 
que les conditions ci-dessus ont été remplies : 43-44 V., c. 12, s. 34, et S. Il. 
P. Q., 1462. 

§ 9.-Des permis. 

1.-CERTIFIC.AT DE :\IINEUR. 

" 1452. Le ministre peut délivrer des certificats de mineur à toute per
sonne qui en fait la demande au département ou à l'un de ses agents. Ces 
certificats sont valides depuis le jour de leur émission jusqu'au premier de 
janvier suivant. 

" 1453. Le prix de ce certificat est de $10.00, payable au département 
eu entre les mains de es agents, sur livraison. Il est rédigé suivant la for
mule F . et, au cas de perte ou de détérioration accidentelle, il peut en être 
donné un duplicata. . 

" 145.4. Le porteur d'un certificat doit l'exhiber à tout officier du dé
partement qui en fait la demande. 

" 1455. T'oute personne porteur d'un certificat de mineur peut pros
pecter sur toutes les terres publiques arpentées ou non arpentées ou sur les 
terres des particuliers où les mines sont réservées à la Couronne, à l'ex-
clusion de tout claim, de tout terrain permis d'exploitation, et de tout ter
rain soustrait à toute autre opération minière par l'autorité compétente. 

Toutefois si tel porteur de certificat de mineur désire prospecter sur les 
terres des particuliers il doit fournir de bonnes et suffisantes sûretés, su
jettes à l 'approbation du ministre, pour répondre cle tous les torts et dom
mages qu'il peut causer au propriétaire superJlciaire en faisant cles recherches. 

la.-PIQUETAGE SOR LES TERRITOIRE, NON ARPENTÉS. 

" 1456. Tout porteur d'un certificat de mineur a droit de marquer lui
même sur le terrain, un on plusieurs claims, mais pas plus de cinq, de forme 
rectangulaire de pas moins de vingt chaînes cle largeur, les côtés ayant des 
directions ensiblcment nord et sud et est et ouest, mesurant chacun au 
moins quarante acres de , upcrficic, et n'excédant pa un total de deux cents 
acres, cle la manière et à l'effet Ruivants : 

l. En plaçant un piquet équarri sur un point saillant indiquant la dé
couYertc. Ce piquet doit porter en caractères bien lisibles, le nom du dé
comTeur, le numéro clc f:On certificat et la date de la clécouYcrte : 

2. En plaçant à chaque Rornmct d'angle de r emplacement susdit, des 
piquets numérotés l, 2, 3 et -!, le piquet le plus rapproché du point nord-est 
portatn le numéro 1, celui le plus rapproché du point ~ud-cst, le numéro 2, 
et ainsi de suite' 

:3 . 'En portant f:ur le piquet numéro 1 le;:; inf:o·iption. cln piquet cle clé
com·crtc, et en y indiquant la distance qui sépare ces piquets l"un clc l'autre; 
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4. Les ligne entre ces piquets y compri celle reliant le piquet de dé
couver te au piquet No 1, doivent être vi iblement coupées ou indiquées sur 
le terrain; 

5. Si à l'un des angles il e t impossible, à rai"on de la configuration 
de terrain, de planter un piquet, celui-ci peut être fixé à l'endroit praticable 
le plus rapproché ,en y faisant l'inscription suivante: P . I. (piquet indica
teu1·) ou W. P . ( witness post) et une indication de la distance dans la direc
tion du point vrai; 

6. La longueur des piquets doit être d'environ quatre piecl à partir du 
sol, et leur diamètre d'environ quatre pouces; 

7. Le diagramme suivant la description d'un claim établi d'après la mé
thode ci-dessus : 

BLAZED l.,INE 

4•1--------------------------1 

' • Discovery post 

BLAZED LTN E 

to 
t" 
> .. .. 
0 

t' z .. 

2 

lb.-PIQUET1\ GE S R LES TERRITOIRES ARPENTÉS. 

" 1457. Sur le territoires arpentés le porteur d'un certificat de mineur 
peut marquer un ou deux clairns selÙement de cent acres ou cl'un lot, chacun, 
en plantant un seul piquet à l'endroit de la découverte de la manière indi
quée dans le paragraphe 1 de l'article 1-±56; les contours du claim étant 
suffi arnment indiqués par les bornes du lot lui-même. 

Si cependant il s'agit d'un lot itué en pleine forêt il faut y faire des 
indications mentionnées clans l'article 1-±56 à chaque sommet d'angle. 

S'il s'agit cl 'un terrain n'appartenant plus à la Couronne, le claim peut 
cependant s'étendre à une fraction de lot seulement. 

" 1457a. Le porteur cl'un certificat de mineur qui fait une découverte 
doit procéder avec diligence au piquetage nécessaire, à défaut de quoi il peut 
être déchu cle son droit de le faire, s'il est devancé par un autre dans l'ac
complissement clu même travail. 

" 1457b. l ,c porteur d\m certificat de mineur qui a établi un claim en 
procédant comme ci-desRus, cloit sans délai en informer le département cle 
la Colonisat ion, des mines et des pêcheries. ou le fonctionnaire du départe
ment tenant bureau à l'endroit le plus rapproché de la décomerte. 
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" 1457c. Si le claim e t reconnu par le département ou le fonction
naire, mention en est faite sur le dos du certificat du mineur, et aussi dans 
les livres du département. 

" 1457d. Il doit aussi, dans un délai de ix mois à compter de la date 
inscrite ur le piquet, sou peine le déchéance de tout droits ou privilèges, 
se munir d'un permis d'exploitation en conformité de articles 1460 et sui
vants. 

La demande à cet effet doit être accompagné: 

1. Du montant de l'honoraire et de la rente; 
2. D 'une description de l'emplacement marqué sur le terrain, avec cro

quis ou plan, et aussi avec indication des points de repère les plus rappro
chés, tels que les lacs, rivières, arpentages, ou habitations, s'il y en a; 

3. D'une déclaration attestant que ce terrain n'a pas été antérieurement 
marqué et n'est pas sous permis d'exploitation, donnant les noms et la date 
des inscription sur les piquets ainsi que le numéro du certificat de mineur, 
le tout suivant la formule H. 

11.-DES PERMIS D'EXPLOITATIONS MINIÈRES. 

1.-Déf ense d'exploiter sans pe1·mis. 

"1458. Sous peines d'amendes et pénalités mentionnées dans l'article 
1526, il est défendu à toute personne d'exploiter une mine quelconque sur 
les terres publiques ou sur les terres des particuliers, lorsque le droit de 
mines appartient à la Couronne, sans en avoir fait l'acquisition en vertu de 
la présente loi, ou avoir obtenu un permis d'exploitation et payé l'honoraire 
et la rente exigés par l'article H61. 43-44 V., c. 12, s. 47, et S. R. P. Q., 
1475. . 

2.-Porme des permis. 

" 1460. Il y a pour l'exploitation des mines, deux espèces cle permis 
appelés comme suit, savoir: 

1. Permi d'exploitation de mines sur les terres clcs particuliers où le 
droit de mines appartient à la Couronne; 

2. P ermis d'exploitation de mines sur les terres publiques. 
La première est faite suivant la forme de la cédule B. 43-4± V., c. 12, 

s. 50 et . H. P. Q., 1478. 

3.-0ctroi et diirée de. permis. 

" 1461. Les permis d'exploitation miniers sont accordés sur paiement 
d'un honoraire de cinq pia tres et d\me r ente annuelle cl "une piastre par acre. 

2. Tout tel permis est valable pour un an à compter clc la date de son 
émission, et n'est transférable que de consentement du cornmif'f'airc. 

3. Il ne peut être accordé pour une étendue de plus cle deux cents acres 
en superfi cie, et clans lei:; territoires non arpentéR, pour moin. de cent acres. 
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4. Le porteur de tel permis peut le renouveler avant son expiration et 
pas plus tard que dix jour francs aprè telle expiration, en payant un même 
honoraire de cinq piastres, ou toute autre somme fixée par la loi à l 'époque 
de son émis ion, et une rente annuelle d'une piastre par acre. 

5. Aucun tel permis ne peut être renouvelé que sur le paiement du dit 
honoraire et de la dite rente annuelle. 

" 1462. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil, chaque fois 
qu'il le juge à propos, de substituer le droit régalien aux lieu et place des 
honoraires d'un permis et d'une rente annuelle comme susdit, excepté, toute
fois, clans les endroits c1e cette province où le droit régalien dû à la Cou
ronne en vertu de lettres patentes, est payé par honoraire de permis d'ex
ploitation. 43-44 V., c. 12, s. 52; 47 V., c. 22, ss. 9 et 10, et S.R.P.Q., HSO. 

" 1463. L'inspecteur doit tenir un li\Te où les permis sont enregistrés, 
et doit y inscrire, en outre, le nom des requérants de permis, la de cription 
des terrains miniers qu'ils ont marqués suivant la loi et tous les autres ren
seignements qui peuvent être jugé utiles pour le ministre c1e la Colonisation, 
des Mines et des Pêcheries . 

" 1464. Ce livre doit être ouvert à l'inspection de quiconque veut l'exa
miner, sur paiement d'un honoraire de vingt centin fait à 1 inspecteur. 43-44 
Y., c. 12, s. 43, et S. R. P. Q., 1471. 

4.-Pouvoirs des JJorleurs de vermis sui· les terres des particitliers. 

" 1465. 'rout porteur d'un permis d'exploitation, -ou tout propriétaire 
des droits de mines sur la terre a·un particulier, e t autorisé à exploiter les 
mince; qui s'y trouvent, avec le consentement c1e tel particulier, ou ur son 
refnR, en l'y contraignant c1e la manière préYue par les articles suivants. 
1 Ed. Yll, ch. 13, s. 4. 

" 1466. Tout porteur d'un permis d'exploitation ou le propriétaire de 
droits de mines sur la terre d\m particulier, ou leur repré entants, désirant 
exploiter Rur la terre de tel particulier, doivent d'abord faire ignifier un 
aYiR par écrit, suinmt la forme des cédules C ou Ca respectivement, de cette 
loi déclarant: 

1. Qnïls ont lïntcntion de miner sur la terre de tel particulier; 
2. Qnïls ont prêt. à lui payer les dommages résultant de telle exploi

tation par mie d'arrangement à l'amiable." 1 Ed. VII, c. 13, . 4. 

" 1467. L'al"is doit clonncr un mois de délai à compter de sa significa
tion au dit particulier, pom répondre et prendre des arrangements s'il t 
prél'cnt, sinon le double de ces délais s ïl e t absent de la province; et, da~s 
ce dernier cas, cet avi doit être inséré en langue françai e et anglaise, trois 
fois tlans un journal clu district, s'il y a tel journal, sinon du district voi in. 
43-++ Y., c. 12, s. 5G, et . R. P . Q., HS.J. . 

" 1468. ·Chaque fois qu\m particulier rcfu e de prendre des arran~e
men s à l'amiable, pour l'exploitation de son terrain, le requérant peut faue 
faire un plan du terrain . trictement rcqui pour on exploitation, par un 
arpcntem juré qui, pour cet objet, c~t autorisé à entrer ~ur le terrain aYec 
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ses employés, et à faire signifier au particulier un autre avis, rédigé suivant 
la forme de la cédule 4 de cette loi, contenant: 

1. Une description du terrain qui doit être pris pour fins d'exploitation 
minière; 

2. Une copie du plan de l'arpenteur; 
3. Une déclaration qu'il est prêt à payer une certaine somme d'argent 

ou rente, selon le cas, comme compensation pour tel terrain ou tels dom
mages, et 

· 5. Le nom d'une personne qu'il nomme comme son arbitre, si son offre 
n'est pas acceptée, ainsi qu'un avis au dit particulier, qu' il ait à nommer 
et à faire connaître le nom de son arbitre. 43-4<1 V., 3. 12, s. 58, et S. R. 
P . Q., 148G. 

" 1471. i la partie adver e est absente de la province ou est inconnue, 
alors, sur requête~ adressée à l'inspecteur de la division minière où se trouve 
le terrain, accompagnée du rapport de signification constatant que cette par
tie adverse est absente de la province et n'a pu être trouvée, l'inspecteur 
ordonne, sous sa signature, que l'avis, rédigé suivant la formule de la cédule 
D de cette loi, soit inséré trois fois en langue française et anglaise pendant 
dix jours, dans un journal publié dans ce district, s'il y a tel journal, sinon 
dans le district voisin. 43-44 V., c. 12, s. 59, et S. R. P. Q·., 1487. 

" 1472. La réponse à cet avis est faite dans les termes de la forme de 
la cédule E de cette loi. 43-H V., c. 12, s. 59, et S. R. P. Q., 1487. 

" 1473. Si, dans les dix jours de la signification de l'avis, et dans les 
huit jours après la dernière publication suivant le cas, la partie adverse n'in
-forme point le requérant qu'elle accepte -Sres o.fîres; ou ne donne point le nom 
de l'arbitre qu'elle a nommé, l'in pecteur, sur demande du requérant, nomme 
une personne compétente comme arbitre pour déterminer la compensation 
de la partie adverse. 43-44 V., c. 12, s. 60; 47 V., c. 22, s. 17, et S. R. 
P . Q., 1488. 

" 1474. iSi la partie adverse, dans le temps prescrit ci-dessus, signifie 
au requérant le nom de l'arbitre qu'elle a choisi, les deux arbitres nomment 
conjointement un tiers-arbitre. 43-44 V., c. 12, s. Gl, et S. R P. Q., 1489. 

" 1475,. Ces arbitres nommés par les parties, doivent se réunir dans 
le huit jours après que la partie adverse a fait connaître le nom de son ar
bitre pour s'entendre sur le choix d'un tiers-arbitre. ±3-44 V., c. 12, s. 61, 
et . R. P. Q., 1489. 

" 1476. Si les arbitres ne peuvent s'accorder sur le choix du tiers
arbitre, l'inspecteur doit, sur la demande d'une des parties, av is ayant été 
préalablement donné au moins deux jours francs d'avance à l'autre, le nom
mer lui-même. 43-44 V., c. 12, s. 61, et S. R P. Q., 1489. 

" 1477. Les arbitres, ou deux d'entre eux, ou l'arbitre unique, après 
aYoir prêté erment devant un juge de paix du district, ou devant l'inspec
teur de la division minière, dans laquelle le terrain est situé, de remplir 
:fidèlement et impartialement les devoirs de leur charge, procèdent immé
cliatcrnent à constater la compensation que le requérant doit payer, de la 
manière que la majorité décide; et la sentence des arbitres ou de l'arbitre 

27 
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unique, suivant le cas, e t finale et san appel. 43-44 V., c. 12, s. 62, et 
S. R. P. Qi., 1490. 

" 1478. Aucune procédure ne doit être commencée par les arbitres, 
avant qu'une somme de cinquante pia. tres soit déposée entre les mains de 
l'inspecteur de la division minière, pour rencontrer les frai d'arbitrage, et 
qu'un certificat de l'inspecteur leur soit délivré constatant tel dépôt. 

Les arbitres peuvent exiger le dépôt de toute autre somme jugée néces
saire pendant la procédure. 43-44 V., c. 12, s. 62, et . R. P. Q., 1490. 

" 1479. Nulle adjudication ne peut être rendue, et nul acte o:f:ficiel 
ne peut être fait par la majorité des arbitres, si ce n'est à une assemblée 
dont le troisième arbitre a reçu avis, au moins de deux jours francs d'avance, 
du temps et du lieu où telle assemblée doit être tenue. 

La ignification d'un avis aux parties n'est pas nécessaire. 43-44 V., 
c. 12, s. 63, et S. R. P. Q., 1491. 

" 1480. En décidant de la valeur ou de la compensation à être payée, 
les arbitres sont autorisés et obligés de prendre en considération le incon
vénients, pertes ou dommage résultant du fait qu'un tiers prend po se sion 
ou fait usage du terrain pour l 'exploitation. 43-44 V., c. 15, s. 64 et S. R. 
P. Q., 1443 et 1492. 

" 1481. oSi les arbitres ne sont pas satisfaits du plan fait par l'arpen
teur tel que mentionné dans l'article 1468, ils peuvent en faire faire un 
autre, aux dépens du requérant, par tout autre arpenteur à qui il ont 
droit de donner les instructions nécessaires. 43-44 V., c. 12, . 65, et R.. S. 
P . Q., 1493. 

" 1482. En procédant à tel arbitrage, les arbitres ne peuvent accorder 
que le terrain strictement nécessaire pour les fins minières, lequel ne doit 
jamais, en outre de tout terrain jugé néces aire sur le même fonds, pour 
l 'entrée et la sortie avec chevaux et voitures, à partir du chemin public le 
plus proche, dépasser quinze acres en superficie. 43-44 V., c. 12, s. 66, et 
S . R. P. Q., 149-!. 

" 1483. Moins, toutefois, ceux de l'arbitre de la partie adverse qtù sont 
payés par elle, si la sentence arbitrale ne lui accorde pas une compensation 
plus forte que celle offerte avant l'arbitrage, les frais sont à la charge du 
requérant. 

Dans tous les cas, le frais sont taxés par l'inspecteur de la divi ion mi
nière. 43-44 V., c. 12, s. 67, et S. R. P. Q., 1-195. 

"1484. Les arbitres peuvent admini trer le serment aux parties et aux 
témoins, et le interroger à leur discrétion, sous serment ou affirmation so
lennelle. 43-44 \ ., c. 12, s. 68, et S. R. P. Q., 1496. 

" 1485. Dans le cas de l'arbitre unique, i ce dernier décède avant la 
reddition de la sentence, ou est malade, ou refuse, ou néglige d'agir dans un 
temps raisonnable, l'inspecteur, sur preuve satisfaisante à cet effet, en nomme 
un autre à sa place; mais ce dernier arbitre ne peut recommencer ou répéter 

~ aucune des procédures. 43-44 V., c. 12, s. 69, et . R. P . Q., 1-197. 
" 1486. Lorsque le jugement des arbitres est rendu, le montant des 

dommage accordés et les frais doivent être Yersé entre le mains de l'ins-
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pecteur de la division minière qu'il appartient. 43-44 V., c. 12, s. 70, et 
S. R. P . Q., 1498. 

" 1487. L'inspecteur doit fournir un reçu de sommes ainsi versées; 
mais les travaux ne peuvent être commencés sans. la permission expresse de 
l'inspecteur, et avant que le montant de la compensation ait été payé ou 
légalement offert au particulier ou au propriétaire du ol. 43-44 V., c. 12, 
s . 71; 47 V., c. 22, s. 18, et S. R. P. Q., 1499. 

" 1488. Le 11:r10ntant de la compensation et les frais ainsi versés sont 
ensuite distribué par l'in pecteur, aux personnes qui y ont droit, dans le 
plus court délai pos ible. 43-44 V., c. 12, s. 72, et S. R. P . Q., 1500. 

" 1489. Tout requérant, comme susdit, peut au si, en suivant la pro
cédure ci-dessus décrite, obtenir des propriétaires voisins et autres le droit 
de passage sur leurs terres, avec chevaux et voitures, et le droit d'y faire 
les travaux nécessaires pour y faire passer l'eau dont il a besoin pour ex
ploiter plus avantageusement son terrain minier; pourvu, toutefois, qu'il ne 
demande rien qui ait l'effet de détourner un cours d'eau, une rivière ou un 
ruisseau, de manière à priver les propriétaires riverains inférieur , de l'usage 
de ces cours d'eau, rivière ou ruisseau. 43-44 V., c. 12, s. 73, et S. R. P . Q., 
1501. 

" 1490. L'article précédent est applicable à toute personne qui exploite 
une mine · quelconque en cette province. 43-44 V., c. 12, s. 77, et S. R. 
P. Q., 1501. 

6. - Dispo itions diverses relatives aux requérants, aux porteurs de permis 
et aux exploitants de rwines 

" 1497. Tout porteur de permis d'exploitation minier, en le renou
velant, doit, cous peine de refus de renouvellement, remettre à l'inspecteur 
de la division minière, en outre de l'article suivant, un état fidèle et complet, 
ous serment, du travail effectué et du minéral recueilli par lui, pendant la 

durée du permis, lequel état peut être inscrit sur le permis expirant. 43-4-± 
V., c. 12, s. 86, et S. H. P. Q., 1513. 

" 1498. Tout propriétaire de droit de mines, oit qu'il exploite lui
même, ou par d'autres, ou tout exploitant de mines, doit fournir, dans les 
premiers dix jours du mois de ja1wier de chaque année, un état sous ser
ment de ses opérations pour l'année écoulée, indiquant la quantité de minerai 
extrait, sa Yaleur à la mine, et le nombre d'ouvriers employés, ainsi qu'un 
état nominatif de personnes tuées ou blessées dans les traYaux de mines." 
1 Ed. VII, ch. 13, s. 5. 

" 1499. Aucun titre de conces ion minière ou permis ne peut, sans le 
consentement exprès du propriétaire superficiaire, donner le droit de faire 
de fouilles, ouvrir des puits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou 
magasin , dans les enclos, cours ou jardins, ni sur les terrains attenant aux 
habitation ou clôtures d'enceinte, dans un rayon de 300 pieds de clôtures 
ou habitations, ni même Ll'cntrer clans ces enclos ou habitations. 43--±-± V., 
c. 12, . 76, et S. H. P. Q., l+H et 1503. 
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" 1500. Toute personne qui cherche ou extrait des minerai sur des 
terres joignant une division minière, est as ujettie aux disposition de cette 
loi, comme si elle faisait ces opérations dans les limites de la divi ion mi
nière même. 43-44 V., c. 12, s. 99, et . R. P. Q., 1525. 

" 1501. Tout porteur de permis, en -rertu de la pré ente loi, est tenu, 
chaque fois qu'il en est requis, d'exhiber son permis à l'inspecteur de la di
vision, ou à tout constable ou officier de la paix délégué par l'inspecteur, et 
prouver, à la sati faction de tout tel officier lui en fai ant la demande, que 
le permis qu'il pos ède est en vigueur, et ce, sou le pénalités mentionnées 
dans l'article 153 . 43-4± V., c. 12, s. 99, et . R. P . Q., 1526. 

" 1502. Tout porteur de permis est tenu de lai er entrer, ur les ter
rains qu'il exploite, l'inspecteur cle la division minière, ou tout constable ou 
autre officier de la paix délégué par cet inspecteur, et de leur procurer toutes 
les facilités et assistances nécessaires pour y arri,er, ous le pénalité men
tionnées dans l'article 1529. 43-44 V., c. 12, s. 100, et . R . P. Q., 1521. 

§ 10.-Dispositions spéciales concernant les exploitations. 

I.-DES PA SAGES )!I'l'OYEXS. 

" 1506. rn pas age mitoyen, d'au moins troi piecls de largeur, doit 
être laissé entre chaque terrain exploité, sur les terres publiques comme sur 
les terres des particuliers, lequel passage mitoyen doit ervir en commun à 
toutes les parties, pour aller au cours d'eau, lorsqu'il s'en trouve un; et per
sonne ne doit obstruer ce pas age mitoyen en y déposant de la terre, des 
pierres ou autres matières, sous les pénalité mentionnée dans l'article 1530. 
43-±± V., c. 12, s. 93, et S. R. P. Q., 1520. 

" 1507. Toute personne intéressée peut, en tout temps, enlever un pas
sage mitoyen comme susdit, si elle le juge nécessaire, mais elle doit, i elle 
en e t requise, établir un autre moyen d'accè au cours d'eau offrant toute les 
facilités que présentait le passage mitoyens ain i enlevé, ous les pénalités 
mentionnées dans l'article 1531; mais cet enJèYement ne peut se faire sans 
la permission écrite de l'inspecteur de la division minière, qui en décide 
sommairement après avoir entendu la partie adverse, ou en on absence lors
qu'elle a été clûment notifiée. ±3-±± V., c. 12, s. 9±; ± Y., c. 22, s. 21 et 
R. S. P. Q., 1521. 

II.-D01LIL\GES BÉSrLT_\XT D
0

EXPLOTT.\'l'l0Xi"\ )flXIÈRE . . 

" 1508. ::\ulle personne, exploitant un tcnain minier quelconque, ne 
doit causer <le tort ou dommage à l'occupant d'un autre terrain minier en 
dépo~ant de la terre, cle l'argile, des pierres ou autre matière ur cet autre 
terrain ou en y fai. ant ou lai , ant couler l'eau pompée ou vidée ou qui 'é
coule de son l;ropre tenain, ·ouR le pénalité mentionnée à l'article 1532, 
en outre des dommage ca11séR. ±3-4-4 Y .. c. 12, . 95, et . H. P. Q. 1522. 
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III.-DE COUR D'EAU ET DES EXCAVATIONS. 

" 1509. Tout exploitant de mines qui fait un puits, une fosse ou une 
excavation quelconque de la profondeur de quatre pieds et plus, est tenu de 
l'entourer d'une clôture de quatre pieds de hauteur au moins, s'il est huit 
jours sans y traYailler, sous les pénalités mentionnées dans l'article 1537. 
43-44 V., c. 12, s. 91, et S. R. P . Q., 1523. 

" 1510. Tous les propriétaires de terrain ou concessions minières, bor
nés par des cours d'eau ou rivières, sur les terres publiques comme sur les 
terres des partic1ùier , peuvent se servir et faire usage également de ces 
cours d'eau ou ri,ière. ·' pour l'exploitation de leurs terrains ou conces ions 
respectifs, sans se nuire les uns aux autres, mais sujets ,dans tous les cas, 
aux dispositions de l'article 1489, s'il y a lieu. 43-44 V ., c. 11, s. 96, et 
S. R. P . Qi., 1524. 

" 1511. Tout diJiérend entre les parties à ce sujet est réglé par l'ins
pecteur de la divi ion minière, et quiconque enfreint la décision de l'inspec
teur est passible des pénalités mentionnées en l'article 1433. 43-44 V., c. 12, 
s. 96, et S. R. P. Q., 1525. 

§ 12.-Pénalités. 

" 15,26. Toute personne, qui exploite une mine ur les terres publiques, 
ou sur les terres des particuliers lorsque le droit de mines appartlent à la 
Couronne, sans avoir fait l'acquisition en vertu de la présente loi, ou asoir 
obtenu un permi et payé l'honoraire et la rente exigés par l'article H61, 
est sujette à une amende de deux cents piastrs et des frais pour chaque con
travention, et à un emprisonnement n'excédant pas trois mois à défaut de 
paiement. 43-±4 Y., c. 12, s. 102, et S. R P. Q., 1528 et 1529. 

" 1528. Toute personne qui commence ses travaux d'exploitation, ou 
tout requérant d'un permis qui a désigné un terrain conformément à l'ar
ticle 1491, sans avoir fourni à l 'inspecteur, son nom, la désignation et la 
description complètes de on terrain minier, et déclaré le lieu de son domi
cile, est pa sible d'une amende n'excédant pas vingt-cinq piastres et des frais, 
et d'un emprisonnement n'excédant pas un mois à défaut cl e paiement. 43-
4.f V., c. 12, s. 103, et '. H. P. Q., 1530. 

" 1529. Toute personne qui, par elle-même ou par ses agents, emploie, 
dans une exploitation minièTe, une femme ou une fille, ou qui se sert d'en
fants du sexe masculin dans telle exploita.tion contrairement aux dispositions 
de l'article 15-1 , est pai:;siblc chme amende n'excédant pai-; vingt piastres 
pour chaque oiîcnse et dei-; frai~, et cl'nn empri~onnement n'excédant pas un 
moi à défaut de paiement. 

" 1530. Quiconque obRtrne un pa8sage niifoyen sur les terrains exploités 
en Yertu de la présente loi, en y dépo,;ai1t cle la krre, tlL•;: pierres ou autre 
matière, est pas ·ible cl"nne arneucle u 'excédant pa~ cinq pia,;tres et des frais, 
et d'un emprisonnement n'excédant pa~ un mois à défaut de paiement. '13-
4± V., c. 12, s. 10-±, et S. R P. Q., 1331. 

" 1531. Quiconque enlèw un passage 11tiloyen et n"établit pas, R'il en 
est requis, un autre mo:n•n d'accè au cours cl"eau, e"t pas;:ible cle la pénalité 
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mentionnée dans l'article précédant. 43-4± V., c. 12, s. 105, et S. R. P . Q., 
1532. 

" 1532. Qlùconque, en exploitant un terrain minier, cause un tort ou 
dommage à l'occupant d'un autre terrain minier, en déposant de la terre, de 
l'argile, des pierres ou autre matière, ou en y fai ant ou laissant couler 
l'eau pompée ou vidée, ou qui s'écolùe de son propre terrain, est passible 
d'une amende n'excédant pas cinq piastres et des frai , et d'un emprisonne
ment n'excédant pas un mois à défaut de paiement. 43-4± V., c. 12, s. 108, 
et S. R. P . Q., 1533. 

" 1533. Quiconque, en exploitant une mine, ne se conforme pas à la dé
cision de l'inspecteur, au sujet de l'usage qu'il a à faire d'un cours d'eau, 
d'un canal, d'une chaussée, d'une dalle ou autre cours d'eau, est passible 
d'une amende n'excédant pas cinquante piastres et des frais, ou d'un empri
sonnement n'excédant pas un mois, à défaut de paiement. 43-44 V., c. 12, 
s. 107; 47 V., c. 22, s. 22, et S. R. P . Q., 1534. 

" 1534. 'I'oute personne trouvée occupée à déplacer ou à déranger, in
tentionnellement, un piquet ou poteau planté conformément aux dispositions 
de la présente loi, est pas ible d'une amende n'excédant pas dix piastres et 
des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pa un mois à défaut de paie
ment. 

" 15.37. Toute personne qui discontinue de travailler rlans un plùts, 
une fosse ou excavation quelconque de la profondeur de quatre pieds ou 
plus, sans l'entourer d'une clôture d'au moins quatre pieds de hauteur, est 
passible d'une amende, pour chaque offense, n'excédant pas cinquante pias
tres et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas un mois à défaut 
de paiement. 43-44 V., c. 12, s. 111, et .S. R. P. Q., 1538. 

" 1538. Tout porteur de permis faisant des exploitations minières ur 
un terrain quelconque, qui refuse, s'il en est requis, d'exhiber son permis à 
l'inspecteur de la division minière ou à tout constable ou officier de la paix 
autorisé par l'inspecteur, est passible d'une amende n'excédant pas cinq pias
tres et des frais, et d'un emprisonnement n'excédant pas un mois à défaut 
de paiement. 43-44 V., c. 12, s. 112, et S. R. P. Q., 1539. 

" 1539. 'Tout exploitant de mines sur un terrain quelconque qlù refuse 
de laisser entrer l'inspecteur de la division minière ou tout constable ou _of
ficier de la paix autorisé par l'inspecteur, sur les terrains ainsi exploités, 
pour y remplir lelus devoirs officiels, ou qui leur refuse, 'il en est requis, 
la facilité et l'assistance nécessaires à cette fin, est pa sible d'une amende 
n'excédant pas cinq piastres et des frais, et d'un empri onnement n'excé
dant pas un mois à défaut de paiement. 43-44 V., c. 12, s . . 113, et S. R. 
r. Q., 15.io. 
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APPENDICE 

CÉDULE A. 

Formule de permis d'exploitation 1ninière sur les terres des particuliers où 
le dro-it de mines appart·ient à la Ooiironne, suivant l'anicie 1460. 

Province de Québec. Division minière de E. F ., ayant 
payé un honoraire de cinq piash·es et une rente annuelle de 
piastres, pour acres, est par le présent autorisé à exploiter 
( indiqiter l'espèce de minerai) durant douze mois, à compter du 
jour du mois de 19 , sur la terre de (nommer le 
particulier et désigner le terrain) dans cette division, sujet aux conditions 
et restrictions impo ées par la loi des mines de Québec et aux règlements 
faits en conformité d'icelle. 

Daté à . , ce 

(Signature) 

jour de 19 

A.B. 
Commission de la Colonisation, 

des Mines et des Pêcheries. 

43-44 Y., c. 12, céd. A. et S. R. P . Q., 1478. 

CÉDULE B. 

Formule de permis d'exploitation minière sur les terres znibliqiœs, sui1:ant 
l'article 1460. 

Province de Québec. Division minière de E . F., ayant 
payé un honoraire clc c-inq pia tre;; et une rc11te annuelle de 
piastres, pour acres, est par le présent autorisé à exploiter 
(indiquer l'espèce de minerai), durant douze mois, à compter du 
jour du mois de 19 , sur (désigner le lerrain) dans 
cette division, sujet à toutes les conditions et restriction imposées par la 
loi cles mines cle Québec, et aux règlements faits en conformité d'icelle. 

Daté à , ce jour de 19 

(Signature) A.B. 
Conuni~sairc cle la Coloni ation, 

cles :Jiincs et cles Pêcheries. 

43-4-1 V., c. 12, céd. B, et . R. P. Q., l-b7 . 



350 
• 

CEDULE C. 

Formule de l'avis pour exploitation sur la terre d'un particulier en 'L'ertu de 
l'article 1466, sur un permis accordé confonnément à l'article 1461. 

Province de Québec. Division minière de 
Je (ou nous, suivant le cas) ré idant dans le comté de , 

dans le district de ou ayant fait élection cle 
11omicile à ) clans la division minière cle 
rnus donne avis par le présent: 

1. Que je sui porteur d'un permis d'exploitation pour exploiter ( indi
quer l'espèce de minerai) sur votre terre (description), et que j'ai Fintention 
d"y exploiter le dit minerai. 

2. Que je suis prêt à faire avec \Ons, à 1 amiable, tous les arrangements 
possibles pour me permettre telle exploitation. 

En conséquence, vous voudrez bien, dans un mois de la signification c111 

présent avis, prendre avec moi des arrangements à l'amiable comme su ·c1it. 

(Signature) O. D., 
Reqnérant. 

(Contresigné) A. B., 

Inspecteur cle la division minière de 
1 Ed. VII, ch. 13, . 7 

CEDULE Ca. 

Fornmle de l'avis donné par un propriétaire de droits cle mines sur la terre 
cl'im particulier, pour exploiter en vertu de l'article 1466. 

Province de Québec. DiYision minière de 
Je ( ott nous, siâvant le cas) ré iclant clans le corn té de 

dan, le district cl e , (oit ayant fait élection de domicile à ), 
dans la division minière de \ous donne aYis par le présent: 

1. Que je sui s propriétaire (ou aux droit du propriétaire) des droits de 
mine!<, (incliyiter l'es71èce) sur Yotre terre (desrripfion) et que fai lïnten
tion rl '!' exploiter ( indiqiter l'espèce de minerai) . 

2. Que je Ruis prêt à faire aYec Yon , tous les arran11:ements po sibles 
pour me permettre telle exploitation. 

En ronséquenre, YOllf: rnuclrez bie11, clanR un mois cle la signification du 
présent aYis, prendre aYee moi clef: arrangementE à l'amiable comme su dit. 

( ignalure) 

(Contresigné) 

C'. D., 
Hequérant. 

A. B., 

I nRpectenr (le la tl j, i. ion minière de 
1 Rel. YTT, ch. 13, s. 7 
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CEDULE D. 

Formule de l'avis donné, si le particulier refuse de s'arranger à l'amiable; 
en vertu des articles 146 et 1471. 

Province de Québec. Division minière de 

Attendu qu'il appert par le rapport de signification faite par 
huissier de la cour supérieure ou par le certificat de signification faite par 

, constable de la division mirrière de (sui·vant 
le cas), le jour du mois de , mil neuf cent 
que le propriétaire de la terre sise est située dans raug de 

district de , laquelle terre et bornée par , 
est absent de la province ou est inconnu, ou a refu é de prendre des arran
gements à l'amiable avec le requérant. 

Avis public est par le présent donné par le ou les (suivant le cas) 
soussigné de la paroisse de , comté de 

dans le district cle , 01t ayant choisi son domicile à 
1. Qu'il a l'intention d'exploiter (indiquer l' esvèce de minerai) ur la 

terre sus-décrite; 
2. Qu'il est prêt à payer la somme ou rente jugée nécessaire commi:l 

compensation pour telle terre, ou dommages, d'après un arbitrage fait con
formément 1à la loi, et 

3. Que le nom cle on arbib:e est , de la paroisse cle 
, comté de , dans le di trict de 

En con:équence, le dit (nom du propriétaire s'û est connu) est appelé 
à fournir le nom de son arbitre sous un moi après la première insertion 
du présent avis, dans les journaux, <;011forrnément à la loi. 

(Signature) 

(Contresigné) 

Inspecteur de la di vision minière de 

C. D., 
Requérant. 

A. B., 

43-'14 V ., c. 12, céd., H, et S. R. P . Q., 1487. 

CÉDULE E. 

Formule de réponse d'un parliC11lier au.i; avis cl'u11 requfran f demandant le 
droil d·'e.rploilation minière sur a terl'e. .tir/. 1-l-li7 el Hll . 

ProYinrc de Québec. Dirision minière de 

J c (ou nous, suivant le cas) en réponse à Yolre avis, en date cln 
jour du mois de , dr ·lare Youloir prendre le::: 1\lTangement~ à 
l 'lmiable au sujet de l'exploitation minière que Yous roulez l'aire i'ur ma 
terre; (ou si le parlictûier cloil nommer wi arbitre), que j'ai 11ommé ~I. 
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de la paroisse de , dans le comté de 
district de 
demandez. 

Daté à 

, pour agir connue arbitre, dan l'arbitrage que vous 

ce jour du mois de 19 

( "ignature) E. F .. 
Propriétaire. 

(Contresigné) A. B., 

Inspecteur de la c1i"l"ision minière de 

1 Ed. VII, c. 13, s. 8. 

CEDULE F. 

Article H53. 

Certificat de mineitr. 

Département de la Colonisation, de mines et des pêcheries. 

Les pré entes font foi que A. B. de 

, sur paiement effectué entre nos mains de 
Nom ......... la somme de $10.00, est autorisé >à prospecter jusqu'au pre

mier jour de janvier prochain sur toutes les terre arpentées 
ou non arpentées faiP.ant partie du domaine public, ou ap

Adresse . . . . . . . partenant aux particuliers sur lesquelles les droit de mine 
n'ont pa déjà été aliénés ou mis sou permis d'aucune orte 
ou en ré cn e. Ce certificat ne t pas tran férable. 

Signature . . . .. 

Date ......... . 

ce 
cle 

A. B., 

lllinistrc de la coloni ··a tion, 
des mines et des pêcheries. 

Daté à 
jour 

19 

(Cont resigné) 

S. R. P. Q., 1582, c-édule F; 9 Ed. YII, c. 27, s. 19. 
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CÉDULE G. 

(Article 1457d) 

A l'honorable mini tre de la colonisation, 
des mines et des pêcheries, 

Québec. 
Monsieur, 

Je, , résidant à 
déclare qu'étant porteur d'un certificat de mineur portant le No 
et daté le , j'ai découvert un minerai, et qu'à 
l'endroit de cette découverte, j'ai planté un piquet portant la date du , 
mon nom et le numéro de mon certificat. J 'ai aussi planté un piquet tel 
que prescrit, à chacun des angles du terrain. 

La distance du piquet de découYerte au piquet ~ o 1, est de * .. 
du No 1 au ro 2 . . 
du No 2 au No 3 . . 
du No 3 au No 4 .. 
du No 4 an No 1. . 

Ce terrain couvre en conséquence, une étendue de 
sur laquelle je sollicite l'émi sion d'un permis d'exploitation 
j'inclus la somme de 
soit $10.00 d'honoraires et $ de rente. 

acres 
et à cette .fin, 

Pour ces fins de. présentes je fais élection de domicile à (indiquer l'en
droit précis et l'adresse vostale) . 

Je n'ai n1 aucune marque de découverte antér!eure sur ce terrain, qui, 
à ma connaissance personnelle, n'est pas non plus sous permis, d'aucune 
sorte; et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement 
vraie, et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était 
faite sous serment, sous l'empire de la loi de la preuve en Canada. 

Déclaré devant moi 
à 

!_ 
J ce jour de 19 

Reçu au département 
de la colonisation, 1 

des mines et de 
pêcheries, à Québec, 

le jour de f 
19 avec la somme 
de 

(Sig na titre) 

* Dans les territoires arpentl's il n'y a lieu de mentionner que le piquet indicateur 
de la découverte. 
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ltésumé de la loi des Mines tde la Province d'Ontario, 8 Ed. VII, cp. 21, 1908, 
avec amendements. 

RENSEIGNmIENTS GÉNÉRAUX POUR LES PRO PECTRGR . 

L'acquisition de daims minier clans OntaTio dépend, en premier lieu, 
de la découverte de minéral précieux, sui vie du piquetage et de l'enregis
trement du daim, de l'exécution et la production de preuve de travail en 
demandant une patente et en payant une petite somme par acre, le tout 
comme il est exposé clans les clispo itions de la loi . Voir ection 35, 67, 
2 (X), 54-56, 59, 60, 78, 79, 106, 107. 

Personne n'a le droit de pro pecter ni de piqueter ni a ·acquérir des 
terres minières non patentées, ni d'acquérir de droit non patenté, ni d in
térêt clans ces terre sans prendre d'abord un permis de mineur qu'on peut 
obtenir du Bureau des Mines ou, auf clan le cas d'une campao-ne, du 
Régistrateur des Mine . Voir sections 22-23. Le permi e t valable danB 
toute la l)rovince, mais doit être renouvelé pas plu tard que le 31 mar dt· 

chaque année (sections 23, 27) . Pour prospecter sur une ré erve fore tière, 
il faut au si un permis de pro pection qui est émis par le Bureau de :Mine• 
lor que celui-ci est convaincu de l'inMgrité et de la prudence du poshùant. 
Les terres de la Couronne, dan les ré erve forestières peuvent être louée. , 
mais pas vendues (sections 44, 46). 

En termes généraux, toutes les terres de la Couronne et le terre sur 
lesquelles les minéraux sont réservés à la Couronne sont usceptible de pros
pection et cle piquetage si elles ne sont pas déjà prises; mai s il y a quelque~ 
exceptions. Voir sections 34-43. On peut avoir de ren eignements et de~ 
cartes montrant les claims déjà pris et on peut voir le terre encore libre,, 
au bureau du Régistrateur. 

Tou. les daims clans le territoire non arpenté doivent être tracé avec 
des frontières allant du nord au sud et de l'est à l'ouest et les frontière de 
tous les daims vont en verticale de chaque côté. Un claim ordinaire dans ur. 
territoire non arpenté e t un carré de 40 acre ayant 20 chaîne ou 13'>0 pieds 
de chaque côté. Le terres dans les cantons arpentés et dans les anciens 
emplacements miniers doivent être dispo.ées comme il e t pécifié dans cet 
acte. Une disposition spéciale a trait aux lopins irrégulier entre deux 
autres claims ou autres terres qui ne sont pas usceptibles de piquetage ou 
qni bordent l'eau. 1·oir sections 49-52. Les daim · dan les di visions mi
nières spéciale doivent Hoir . eulerncnt l~ moitié des daims ordinaires et 
clans le territoire non arpenté doivent être disposés, 20 chaînes ou 1320 
pieds du nord au sud et 10 chaînes, ou 660 piedf' de l'est à l'ouest (section 
51). Pas plus de 30 chaînes doivent être piqueté ou enregistrés au nom 
d'un seul permi, Rionnaire clan. l'une quelconque des Division :Minières au 
cours d'un exerC"if'c de permis (section 53) . 

Tout individu qni enregiRtre un daim sur un afficlavit de découverte 
frauduleux ou qni c,;t eonpahle d'une fraude re]atiYement pa>'sible de pour
snite crimjnelle et de perdre son permi., n'obtiendra pas de titre valable à 
sa propriété et toute personne, sauf le cas l'autorisation prévu par cet Acte, 
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qui piquette une terre usceptible de prospection ou place un piquet ou mar
que sur ce· terrains ou qui piquette un claim et néglige de l'enregistrer, n'a 
pa le droit de piqueter à nouveau une partie quelconque de ce terrain ou 
d'y acquérir aucun intérêt à moins d'avoir obtenu au préalable \m certificat 
du régistrateur, certificat qui peut se1ù ement lui être décerné s'il dépose les 
preuves de a bonne foi et contre paiement d'honoraires de $20. Voir sec
tions 66, 176, 33, 57. 

D\m autre côté pour la protection des acheteurs et la garantie du 
titre, il est prescrit que lorsque la découverte a été admise et quand le délai 
d'appel est expiré, la validité de cette découverte ne peut plus ensuite être 
mi e en question en vertu d'aucun acte de procédure ni devant un tribunal; 
et un certificat d'enregistrement, même sans l'admi sion de la découverte ne 
peut être attaqué que s'il a été obtenu frauduleu ement ou émis par erreur. 
Voir sections 92-65. 

Pour répondre aux cas où une découverte de minéral précieux ne peut 
pas se faire facilement sur ces terrains, la loi permet la conce sion de ce 
qu'on appelle des Permis de Travail, qui donnent au porteur la possession 
exclusive d'une étendue de la dimension et de la forme d\m cl.aim minier, 
pour six moi , et renouvenable pour six autres mois afin qu'il puisse pros
pecter ou foncer sur ce terrain sans être dérangé par les autres prospecteurs, 
Pour obtenir un Permis de Travail, les terrains doivent être piquetés et de
mandés comme il est prescrit dans la loi. L'étendue reste accessible aux 
autres prospecteurs durant 60 jours après le piquetage. Le défaut d'exé
cuter la quantité de travail requise, anmùe le permis. Si le détenteur d'un 
permi fait une découverte de minéral précieux, il doit piqueter et enregis
trer un claim minier, de la façon ordinaire. S'il ne le fait pas, ses droits 
expirent à l'échéance de son permis. Voir sections 9'1-103. 

Quand un prospecteur trouve un filon et d'autres indications de minéral 
précieux, insuffisantes pour y piqueter un claim, mais quil veut suivre, il 
peut pours1uvre ses recherches diligemment et éloigner les autres prospecteurs 
de cet endroit en particulier (pas plus de 150 par 50 pieds) en plantant des 
piquets de prospection et une ligne indicatrice, tel que prescrit, section 56. 

La loi prescrit l'adjudication rapide et peu coûteuse des disputes au 
sujet des terrains minier non patentés. Elles sont traitées par le Régistra
teur des Mines de la Division et par le Commissaire des Mines, et soumises 
à l'appel aux tribunaux ordinaires et doivent être entendues clans les dis
tricts locaux. Voir sections 123-156. 

On cherche autant que possible à protéger le prospecteur honnête qui 
remplit en substance et de son mieux les conditions de la loi et à empêcher 
qu'il soit privé de i"e justes réclamations des subtilités légales, mais un pros
pecteur doit toujours chercher à éviter les difficultés et pertes possibles et à 
cette fin cl oit suivre aussi soigneusement et exactement que possible les clis
po i tions de la loi. 

On peut obtenir du Bureau des 1\Jines, 'roronto ou de tous les Regis
trateurs . des "Jiines, des cartes et des formules ou tons les renseignements 
généraux. 
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PARTIE 1.-PRELli\flX AIRE. 

IXTERPRÉTATION. 

2. Dans cette loi Interprétation . 

(a) " Agent" quand ce terme se pré ente dans les parties ·' Agent." 

I X et X, signifie toute personne ayant, au nom du propriétaire 
le soin ou la direction d'une mine ou d'une partie de la mine. 

( b) " Commi saire " signifie le Commissaire des Mines. "Commis
saire." 

( c) " Terres de la Couronne" ne comprend pas les terrains "Terres d.~ la 
, , Couronne. 

reellement employes ou occupés par la Comonne, ni par aucun 
service du Gouvernement de la Pui sance du Canada, ou d'Ontario 
ou d'aucun de leurs fonctionnaires ou serviteurs, ni soumis à un 
bail ou permis d occupation donné par la Couronne ou le Ministre 
des Terres, Forêts et Mine , ni réservés ou attribués à un objet 
public, ni confiés à la Commission du Chemin de fer Terni kaming 
et N orthern Ontario. 

(d) "Ministère" signifie le Ministre des Terres, Forêts et" :\linis
tère." 

Mines. 

( e) " Sous-Ministre " signifie le sous-ministre des Mines. "Sous-Mi
nistre.'' 

place.'" Cf) " En place " employé à l'égard d'un minéral signifie la " En 

place ou position où il s'est primitivement formé dans la roche 
solide, distinguée cle celle qu'il peut occuper clans la roche meuble, 
en morceaux ou brisée, dans les cailloux, flottants, lits ou dépôts 
de sable aurifère ou platinifère, dans la teITe, argile ou gravier 
ou en placers. 

(g) · "Inspecteur" signifie un inspecteur nommé en vertu cle " Inspecteur•· 

cette Loi, pour une Division minière, ou une partie cle Division 
pour la Province et tout fonctionnaire ayant les po11voirs d un 
inspecteur. 

(h) "Permissionnaire" signifie une per onne, une ociété, :·1 :ne;~;~!~., 
ou compagnie détenant un permis cle mineur délivré en vertu de 
cette loi ou un renouvellement de permis. 

( i) " Machines " comprend les machines à vapeur ou autres, 
les chaudières, fourneaux, pilons ou autres appareil de broyage, 
engrenages à lever ou à pomper, chaîne , chariots, tramways, 
moufle et tous les appareils employés sur la mine ou autour cle 
la mine et pour la mine. 

" M achines.'" 

(j) Le ubstantif "mine" comprend toute ouverture, ou ex- "Mine.·· 

cavation dans la mine ou tout chantier de la mine, le terrain em-
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ployé pour extraire, attaquer ou faire voir tout minéral ou subs
tance minéralifère et tout gîte cle minerai, gisement de minéral, 
strate, Rol, roche ou couche de terre, argile, gravier ou ciment ou 
toute place où l'extraction est pratiquée d\me façon quelconque, 
ateliern, machines, installations, bâtiment et locaux ·sur ou sous 
la terre appartenant à la mjne ou employées à son usage et aussi 
aux fins des parties IX et X, toute ouverture ou excavation tians 
le terrain faite dans le but cle chercher du wnéral ou tout atelier 
de grillage, fourneau cle fluxion, atelier de préparation mécanique 
ou endroit employé pour le broyage ou relativement au broyage, 
réduction, fu ion, ratinage ou traitement cle wnerai, minéral ou 
substance minéralifère. 

(k) Le verbe "miner" et le mot "extraction" comprennent Verbe "mi-
ner" et u ex-

tout mode ou méthode cle travail en vertu desquels le sol ou la traction. " 

terre ou une roche, pierre ou quartz peuvent être dérangés, enle-
vés, lavés, tamisés, rôtis, fondus, raffinés, broyés, ou traités clans 
le but d'en obtenir un minéral, que ces matières aient été déjà 
dérangées on non; et aussi, aux fins cles parties IX et X cle cette 
loi, toutes les opérations et travaux signalés dans le paragraphe 
(j) cle cet article. 6 Ed., c. 11, s, 2; 7 Ed. VII, c. 13, s. 2. 

( l) "Minéral" ou "Minéraux" comprend le charbon, le "IMlinéraI." 
" Minéraux" 

gaz, l'huile et le sel. 

( m) "Terrains miniers" comprend les terres et les droits "Te.nain~ 
m1111ers. ' 

patentés ou loués sous l'effet ou en Yertu d'un statut, règlement 
ou arrêté ministériel au sujet clcs mines, minéraux ou de l'extrac
tion; et aussi les terrains, ou droits miniers localisés piquetés, em
ployés, ou devant être employés pour l'exploitation. 

( n) "Droits miniers" si
0
D'nifie les minerais, mines et miné- "Droits 

miniers. '' 
raux sur ou sous tout terrain où ceux-ci sont manipulé ou doi-
vent l'être séparément cle la surface. 

( o) "Ministre" s'applique au Ministre ou député-rninislre, " Mini stre." 

des Terres, Forêts et Mines. 

(p) "Propriétaire" quand il est employé dans les Parties "!"ro~;ié -
Ix t X cl tt 1 . d t t . ' . ' taire. e ~ , e ce e 01 compren ou e personne, soeieté mimere 
ou compagnie qui sont propriétaire immédiat, ou locataire ou oc
cupant d'une mine ou d'une partie de mine ou de terres locali
sées, patentée ou louées comme terrains miniers, mais ne doit pas 
comprendre une personne ou une société minière ou cornpagnir 
recevant eulement une redevan ce. loYer ou droit d'une min e m1 
cle terrains miniers, ou étant seulem~nt propriétaire (l'une mine 
ou de terrains miniers soumis à un loyer, conces~ion ou autre 
titre pour l'explo1itation, ou bien propriétaire de droits clc surface 
et non clu minerai ou des minéraux. 
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(r) "Patente" signifie une concession de la Couronne en" Patente. " 

franc alleu ou à aucun titre moindre sou. le Grand Sceau. 

( s) "Prescrit" signifie prescrit par cette loi ou par arrêté" Prescrit." 

ministériel ou en vertu de règlement faits sou l'autorité de cet 
Acte. 

( t) " lMgistrateur " signifie Régi trateur des Mines de la "Rè~!stra
Division Minière où sont situés les terrains à l'égard desquels un teur. 

acte, un fait ou une chose doivent 'exécuter. 

( u.) "Règlement" signifie un règlement fait par le Lt-Gou- ~~nèf1,<;-
verneur en Conseil en vertu de cet Acte. · 

( v) " P1ùts " comprend une fosse . "Puits. " 

( w) "Droits de surface" signifie terres concédées, louée , "Droits ,,de 

ou localisées pour l'agriculture ou à d'autres fins, dont le miné- surface. 

raux, minerais, ou mines situés à ou sous leur surface sont ré er-
vés .à la Couronne. 

( x) " Minéraux precieux en place " signifie un filon, une " '.\lh:iéraux 
· d' ' J • 1 l l précieux en verne ou epot cte mméra en p ace paraissant au moment de a place. " 

découverte être d'une nature telle et contenir dans leur partie 
visible une quantité et une e pèce de minéral ou minéraux en 
place, autres que, calcaire, marbre, argile, marne, tourbe ou pierre 
de construction, cle nature à rendre le filon, veine ou gi ement 
capables de se développer en mine producti1e paraissant pouvoir 
être exploitée avec profit. 6 Ecl. \II, c. 11, 52; 7 Ec1. c. 13, s. 3. 

PEICIIIS D'EXPLOTT. \.TION" ET PORTEUR DE PER:llIS. 

22.-(1) N1ùle personne, société minière ou compagnie qui" Perim~ 
~equ s. 

ne porte pas de permis de mineur n'a le droit de prospecter pour 
des miJ:J éraux sur des terres de la Couronne ou des terres dont les 
droits cle mines incombent à la Couronne, ni cle piqueter, enregis-
trer ou acquérir aucun claim minier non patenté, claim cle car-
rière ou étendue de terre clans le but cl"obtenir un permi d'ex
ploitation ou un permis de forage ni l"y acquérir aucun droit ou 
intérêt. 6 Ed. YII, c. 11, s. 8-1:; 7 Ed. VII, c. 13, s. 27. 

26. Une personne qui n'a pas de permis ne doit pas pros-" P ersonne
1 eans perm s 

pectcr pour cles minéraux ou piqueter un claim minier, claim de ne peut pas 
. ' ' d J t . . . d l b t " bte . agir pour so-carnere, ou eten ue Cte errmn mm1er an e u ci o nu un ciété ou com-

permi de trarnil ou permiR cle forage au nom d'une société ou pagaie." 

compagnie minières. 7 Ecl. YII, c. 13, s. 27. 
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PARTIE II.~OLAIMS MI.r IETiiS.-MIN·ÉRAUX EN PLACE. 

TERRES DISPONIBLES. 

34. Conformément aux di positions ci-incluses, le porteur .;;,~~io~~air~r
d'un permis de mineur peut prospecter pour des minéraux et pi- peut-il pros-

1 
. . . ,. te li pecter pour 

queter un c a1m minier sur n impor que es :- du minéral. " 
(a) Terres de la Couronne arpentées ou non arpentées; 
(b) T'erres dont les mines, minerais et droits miniers ont 

été réserves par la Couronne dans la localisation, vente, 
patente ou loyer de ces terres; 

qui ne sont pas en ce moment:-
( i) Sous piquetage ou enregistrement comme claim minier, 

périmé, ni abandonné, annulé ou forfait; 
(ii) Sous le coup d'un permis d'exploitation en vigueur; ou 
( iii) Retirées par une loi, arrêté ministériel ou autre auto

rité compétente de la prospection, localisation ou vente ou dé
clarées par une autorité de ce genre, n'être pas susceptible de 
prospection, piquetage ou vente comme daims miniers. 6 Eù. 
VII, c. 11, S. 131; 7 Ed. VII, c. 13, S. 34. 

LE DÉCOUVREUR PEUT PIQUETER UN CLADf. 

35. Un permissionnaire qui découvre un minéral précieux en Q
1
uand unt 

11 . . . c a 1m peu -
place sur une des terres susceptibles de prospection ou un pernus- être piqueté : 
sionnaire pour duquel un minéral in situ est découvert par un 
autre permissionnaire sur des terres de cc genre peut piqueter 
ou faire piqueter pour lui un claim minier en cet endroit et, con
formément aux di spositions de cette loi, peut exploiter ce claim on 
transporter ses intérêts à un autre permissionnaire; mais quand 
les droit de surface dans ce terrains ont été concédés, vendus, 
loués ou localisés par la Couronne, compensation doit être fournie 
suivant les dispositions de l'article 104. 7 Ed. VII, c. 13, s. 35. 

37. (1) :Jfême si les mines et les min éraux v compris on t lté ré- Terres emplo-
, ~ . , ~ . . yées ou occu-

ser rns a la Couronne, aucune personne, soc1ete ou compagme 1111- ?ées. comme 
· ' t t cl · ' t' cl' iardrns, etc. nierc ne peu prospec cr pour es mmeraux sur une par 1e un 

lot quelconque employé comme jardin, vignoble, pépinière, planta-
tion ou lieu d'agrément ou sur lequel poussent cles r écoltes pos-
sibles d'être endommagées par cette prospection on clan la partie 
d'un lot sur laqu Ile il y a une source. réservoir artificiel. bar-
rage on aqueduc, ou une mai on ou rallonge, rnanufachu e, bâti-
ment pu hli c, égli se ou cimd ièrc, snn f n 1·<'<' le c011Sl'Jit0 mc11t cl 11 

propriétaire, locataire ou occupant cl e>: droits clc smface ou par 
ordre du Commissaire ou J{egistrateur et aux conditi ons qu'il peut 
tromer légitimes. 6 Ed. YTT, e. 11 , R. 121. 

28 
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(2) 1 une dispute s'élève entre l'aspirant et le propriétaire Disputes 

1 t . 1 l" t t ' 1 t d t• quant aux oca aue ou oca isa eur quan a a erre exempte e prospec 10n terres exemp-

en vertu du paragraphe 1, le registrateur ou le commissaire déter- tes. 

minent l'étendue de terrain exempte de cette façon. (Nouveau) . 

38. Un pouvoir hydraulique, situé dans les limites d'un daim Pouvoirs hy-
. . . ' l' . d . . Il d draul!ques mrnier qm a étiage, ans ses conditions nature es est capable e impo~tants 

d · 150 h · d 't A' "d' , pas mclus pro uue c evaux au morns ne 01 pas ecre cons1 ere comme dans le ctaim. 

faisant partie d'un daim à l'usage du permi sionnaire et une ré-
serve viaire d'lme chaîne de largeur doit être réservée des deux 
côtés de l'eau avec une étendue de terrain, additionnelle qui, 
dans l'esprit du Registrateur pourra être jugée néce aire pour le 
développement et l'utilisation d'un pouvoir hydraulique de ce 
genre. 6 Ed. VII, c. 11, s. 155. 

DDIEX ION ET FOR~IE DES CL.AIMS .lllNIERS. 

49. Un claim minier en territoire non arpenté doit être di - Ctommen
1
t 

, racer es li-
posé avec se lignes frontières allant du nord au sud et de 1 est gnes. 

à l'ouest astronomiquement et les me urages doivent en être hori
zontaux et dan un canton arpenté en lot ou quart de sectiou et 
subdivisions de section, un daim minier doit être la part d'un 
lot ou quart de section ou subdivision de section tel que défini 
ci-après et les frontières de tous les daims miniers doivent des
cendre \erticalement de tous les côtés. 

Olaims miniers qui ne sont pas Jans itne division minière spéciale. 

50. auf dans lme DiYi ion JI.linière Spéciale, 

(a) "Gn claim minier en territoire non arpenté doit être ~1 ~~~~~nd'un 
un carré de 40 acres ayant 20 chaînes (1320 pieds) clalm. 

de chaque côté. 

(b) Quand les emplacements appartenant à la Couronne 
en terrain non arpenté ont été arpentés conformé
ment à une loi en loL de dimension. suiYantes, sa
Yoir: 20 chaînes de longueur, par 20 chaînes de lar
geur, +O chaînes carrées, ou 80 chaîne de longueur 
par .J () c-haîIH'f< (]r forgeur ou à p u prè!", et que les 
plans ou notes sur le terrain de ces emplacements 
!'<Ont enregi8trés au )fini tère, un daim minier pi
queté ;\ même cet emplacement doit être de 20 chaî
nes de longueur par 20 de largeur et un claim doit 
comprendre la totalité d'un emplacement ou 20 chaî
nes carrées. ln emplacement de 40 chaîne de lon-
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gueur par 20 chaînes de largeur peut être divisé en 
deux claims miniers au moyen d'une ligne passant 
par le centre de cet emplacement et parallèle à la 
plus courte des frontières. D ans le cas d'un empla
cement carré de 40 chaînes, un claim doit consister 
en l' nne ou l'autre des . ubdivisions suivantes : le 
quart nord-est, le quart nord-ouest, le quart sud-est 
ou le quart sucl-oue t . Dans un emplacement de 80 
chaînes de longueur par 4:0 chaînes de largeur, quano 
la longueur cle l'emplacement va du nord au sud m1 
cfaim doit consISter clans le quart nord-est de ln. mcj .. 
tié nord, le quart nord-ouest de la moitié nord, l6 
qunrt sud-est de la moitié nord ou le quart sucl-ouest 
de la moitié nord ou d'une sub<livision analogue de 
la moitié sud; et qmrna ln longueur de l'emplacement 
va de l'e t ià l'ouest, un claim doit consister dans le 
quart nord-est de la moitié est, le quart nord-ouest 
de la moitié est, le quart suü-est de la moitié est, ou 
le quart sud-ouest de la moitié est ou toute autre 
subdivision analogue de la moitié ouest. 6 Ed. VII, 
C. 11, S. 115. 

Dan. un canton arpenté en sections ou subdivisions Dans les can-
tons arpentés 

contenant 160 acres ou à peu près, un claim minier en .se<ltlons 

l · t · t l 1 t l t t d t de 640 acres. c 01 cons1s er c ans e quar norc -es , quar nor -oues , 
quart sud-est ou quart sud-ouest d'un quart de section 
ou sa suhdivü:ion et doit contenir 40 acres ou à peu 
près. 6 Ed. VIT, c. 11, , . 111. 

Dans un canton arpenté en lots de 320 acreR, un Cantéons 
1
ar-

. . pent s en ots 
cla1m mmier doit consisteT clans le quart nord-ouest de 320 acres. 

cle ht moitié nord, le quart nord-est cle la moitié nord, 
le quart Rud-oue t cle la moitié nord, le quart sucl-est 
de la moitié nord ou toute subdivision analogue de la 
moitié sud et doit contenir 40 acres ou ,fi. peu près. 
6 Ecl .YII, c. 11, S. 112. 

DanR un canton arpeuté en lots cl e 200 acres un claim Cantons ar-
. . , . . pen tés en lots 

m1mel' 001t cons1ster clans le quart nol'Cl-cst, le quart de 200 acres . 

ud-oue. t. le quart norcl-ouc~t ou le quart sucl-esl du 
lot et clcHa contenir .30 acres ou à pen près. ü Ecl. 
YII. c. 11, S. 11'.l . 

Dau . nn canton arpenté eu lots clc ] 50 acres, un clairn Cantons ar-
. . , . . pentés en lots 

m111wr 001t cons1stcr dans le quart norcl-cst, le quart de 150 acres. 

sucl-est. le quart nonl-ouc:-;t on le qnart ~ncl-ouc~t dn 
lot et doit contenir ;371 acres ou à p<'u près. (Sou-
veau). 
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Dans un canton arpenté en lots de 100 acres un claim Dans les can-
. . l "t . te d 1 .. ' d '1 .. ' tons arpentés mmier c 01 cons1 r ans a moitie nor , a moitie en lots de 

sud, la moitié est, ou la moitié ouest du lot et devra 100 acres. 

contenir 50 acres ià peu près. 6 Ed. VII, c. 11, s. 114. 

Claims clans une division minière spéciale. 

51. Dans lme division minière spéciale, 

(a) 

(b) 

Un claim minier en territoire non arpenté doit être En territoire 
non arpenté. 

un rectangle de 20 acres ayant une longueur du nord 
au sud de 20 chaînes (1,320 pieds) et lille largeur de 
l'est à l 'ouest de 10 chaînes ( 660 pieds). 6 Ed. VII, 
c. 11, . 127. 

Quand des emplacements mmiers appartenant à la C!alms mi-
niers en em-

Couronne en territoire non arpenté ont été déjà ar- placement 
minier déjà. 

pentés conformément aux di position d"une loi, en arpenté en 

lots des dimensions suivantes, savoir : 20 chaînes de ~~';;~~te non 

longueur par 20 chaînes de largeur, 40 chaînes car-
rée , ou bien 80 chaînes de longueur par 40 chaînes 
de largeur ou à peu près et quand le plan ou les notes 
sur le terrain de ces localisations sont consignés au 
Mini tère, un claim minier qui y est piqueté devra 
con, ister dan la moitié est ou la moitié oue t d'un 
emplacement de 20 chaînes canées, ou le quart nord-
est, le quart sud-est, le quart nord-ouest, ou le quart 
sud-one t d'un emplacement de 40 chaîne de lon-
gueur par 20 chaînes de largeur; ou la moitié ouest 
cle la moitié est d"une quelconque des subdivisions 
sui vantes d'un emplacement de 40 chaîne carrées, 
savoir: le quart nord-est, le quart norcl-oue t, le quart 
ud-est ou le quart sud-ouest; ou le quart nord-est du 

quart nord-e t ou n'importe quelle ubdivision ana
logue du quart sud-e t, le quart sud-ouest, ou le quart 
norl-oueRt cl'un emplacement de 80 chaîne cle lon
gueur par -W chaînes de largeur ou, quand la lon
gueur cl'un emplacement de cc genre 1·a le r e t à 
rouest, de la moitié est ou de la moitié ouest du quart 
norcl-c t cle la moi! ié est. la moitié c, t ou la moitié 
ouc;;t clu quart sud de la moitié est, la moitié e t ou 
la moitié oue:-;t clu quart nord-ouest cle la moitié est, 
la moiti é e;;t ou la moitié ouest dn quart nord-on e. t 
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de la moitié est, ou la moitié ouest ou la moitié ouest 
du ., quart sud-ouest de la moitié est ou d'une subcli
v:ision correspondante de la moitié ouest de l'empla
cement et tout claim minier de ce genre doit con
tenir 20 acres ou à peu près. 6 Ed. VII, c. 11, s. 128. 

Dans un canton arpenté en sections de 640 acres Dans les can-

d 1 t . t 't' bd" . , cl tons arpentés quan es sec 10ns on e e su ivisees en quarts e en sections 

sections ou en subdivisions, un claim minier doit con- de 640 acres. 

sister ou dans la moitié ouest ou dans la moitié est 
du quart nord-est, du quart sud-est, du quart nord-
ouest ou du quart sud-ouest d'un quart de section et 
doit contenir 20 acres ou 1à peu près. 6 Ed. VII, c. 
11, S. 123. 

Dans un canton arpenté en lots de 320 acres, un claim Dans les can
tons arpentés 

minier doit consister clans le quart nord-est, du quai t en lots de 

d 1 t d d d t 1 320 acres. nor -est, e quar nor -ouest u quart nor -es , e 
quart sud-est clu quart nord-est, ou le quart sud-ouest 
du quart nord-est, ou ,toute subdivision analogue dn 
quart sud-est, du quart sud-ouest, ou le quart nord-
ouest du lot et doit contenir 20 acres ou à peu près. 
6 Ecl. VII, c. 11, S. 124. 

Dans un canton arpenté en lots cle 200 acres, un clailt' Dt ans les catné-
011 s arpen s 

minier, quand les lignes cle côté des lots vont clu nord en lots de 

au sud, doit consister dans le quart nord-est de b zoo acres. 

moitié nord, le quart sud-est de la moitié nord, le 
quart nord-ouest de la moitié nord, le quart sud-oue.~t 
de la moitié nord ou n'importe quelle subdivision am1-
logue de la moitié sucl; et quand les lignes latémles 
de lots vont de l'est à l'ouest le claim minier doit 
consister dans le quart nord-est de la moitié est, le 
quart nord-ouest de la moitié est, le quart sud-est de 
la moitié est, le quart ud-ouest de la moitié est ou 
n'importe quelle subdivision de la moitié ouest et 
chaque claim minier de cette nature doit contenir 25 
acres ou environ. 6 Ed. VII, c. 11, s. 125. 

Dans un canton ar])enté en lots de 150 acres un daim Dans les can-
' . , tons arpentés 

minier doit consister dans la moitié nord ou la moitte en lots de 

1 t 150 acres. 
sud du quart nord-est, le quart suù-est, ou c quar 
ud-one. t du lot et doit contenir 181 acres ou à peu 

près. 
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(g) Dans un canton arpenté en lots de 100 acres, un clairn Dt ans les can-
. · d · · J ons a rpentés 

mmier 01t consister Ctans le quart nord-est, le quart en lots de 

d t 1 100 acres. su -es , e quart nord-ouest, ou le quart sud-ouest 
d'un lot et doit contenir 25 acres ou à peu près. 6 Ed. 
VII, c. 11, S. 126. 

SUPERFICIES IRRÉG LIÈRES, ETC. 

52.-(1) Dans un territoire non arpenté, une poTtion de Traçage des 

t . , 1., . t t d t frontières des 
erre nregu iere g1san en re es erres non susceptibles de pique- aires irrégu-

t 1 t l' t 't · t' d 1. "t . Hères en t erage ou ongean eau, peu e re pique ee avec es im1 es nve- ritoire non 

raines, mais le claim doit être autant que possible conforme à la arpenté. 

fOTme prescrite et ne doit pas dépasser la superficie prescrite. 

(2) Dans un canton arpenté, où, en raison de la terre cou- Dans les can-

d' . d 1,. , · Ù . , d f d l t tons arpentés verte eau ou en raison e nregt anté e orme u ot, qnar exclusion de 

d t . bd" · · t te t ·1 t · l'aire du lot. e sec 10n ou su ivis10n ou pour ou au re cause, i es rmpos-
sible de piqueter un claim minier de la dimension prescrite con
formément aux dispositions précédentes de cette loi, le claim mi-
nier, si c'est possible, doit être de la forme et étendue prescrites 
et auJant que possible ses frontières doivent concorder avec la 
ligne frontière du lot, quart de section ou subdivision d'une sec-
tion et doit avoir ses frontières qui ne coïncidient pas comme sus-
dit, doivent être autant que possible parallèles aux frontières du 
lot, quart de section ou subdivision qui sont des lignes dTOites et 
si cela est nécessaire pour donner au claim minier la superficie 
prescrite, on peut les prolonger clans une partie quelconque du 
lot, quart de section ou subdivision de section, pas dans un autre 
lot ou quart de section ou subdivision de section, et le terrain 
gisant entre les terres non susceptibles de piquetage ou entre ces 
terres et une frontière ou des lots quart de section ou subdivision 
de section, peut être piqueté avec des frontières riveraines mai le 
claim doit être di posé de façon à se conformer autant que pos-
sible à la forme et à l'aire prescrite et ne doit pas dépasser la su-
perficie prescrite. 

KOllBRE DE CL\D[S QU'O~ PEUT PTQUETER. 

53. Pas plus de trois claims miniers peuvent être piquetés, N
1
°i,nbre d~ 

c aims qu un 
demandés ou enregistrés au nom d'un permis ionnaire quelconque pe~mission-

. . . d J" • • • ., na1re peut 
ou dans un terntoHe non cornpns an une CtlV1s10n nuruere au enregistrer. 

cours d'un excrcise de permis. 7 Ed. YII, c. 13, s. 37. 
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PIQUETAGE DES CLAIMS. 

54.- (1) Un claim minier peut être piqueté de la façon sui- Piquetage et 
plantage. 

vante:-

(a) 

( b) 

En plantant ou en dressant sur un aîfleurement ou Piquets de 

di d . , l l , l ' d d l d, découverte. in cation e mmera en p ace a en roit e a e-
couverte un piquet de découverte sur lequel doit être 
écrit ou placé, le nom du permissionnaire qui fait la 
découverte, la lettre et la date de son permis et la 
date de sa découverte et si la découverte est faite au 
nom d'un autre permissionnaire, au nom duquel le 
claim est piqueté et enregistré, aussi le nom de cet 
autre permissionnaire et la lettre et le numéro de son 
permis. 

En plantant ou dressant un piquet à chac1m des qua- Pi(uets de 

tre coins du claim, ·en marquant celui du coin nord- co o. 

est "No 1," et cehu du coin sud-est "No 2," celui 
du coin sud-ouest "No 3," et celui du coin nord-
ouest "No 4,'' de telle façon que le numéro soit du 
côté du piquet faisant face au piquet qui suit dans 
l'ordre indiqué. 

( c) En écrivant ou posant sm le piquet :No 1 tous les dé- Détails du 
piquet No 1 

(d) 

(e) 

ta.ils devant :figurer sur le piquet de découverte et 
aussi en marquant visiblement la distance et la direc-
tion où il est situé relativement au piquet de décou-
verte et si le claim est dans un canton arpenté en lots, 
quarts de sections ou subdivisions de section, la par-
tie de chacun comprise clans le claim iet citant le lot 
et la concession ou section par son numéro. 

En écrivant ou en plaçant sur les piquets R o 2 et Marquer le 
T . • ; • • nom du per-

:N o 3 et No 4 le nom du perm1ss10nnaire qm fait la missionna're, 

découverte et, si la découverte est faite au nom d'un etc. 

autre permissionnaire pour et au uom duquel le claim 
est piqueté, aussi le nom de tel autre permission-
naire; et 

En blanchi saut d'une façon Yisible les arbres de deux 
côtés seulement, 1à où il y a des arbres Yisibles et en 
taillant le sous-bois le long de lignes frontières c1u 
claim et en blanchissant visiblement une ligne partant 
du piquet No 1 jus<p:-.'au piquet de découYerte on s'il 
n·y a pas d'arbres debout, indiquant nettemenL les 
contours du claim et en marquant une ligne partant 
du piquet ~ o 1, jusqu'au piquet èle découverte, en 
plantant sur la place des piquets durablef', 1ùiyan r 

.. 
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pas moins de cinq pieds de hauteur à des intervalles 
de pas moins de deux chaînes ( 132 pieds), ou en 
dre ant à tels intervalles des monuments de terre ou 
de roche n'ayant pas moins de deux pieds de diamètre 
à la base et au moins deux pieds de hauteur de façon 
qu'on puisse discerner distinctement les lignes. 

(2) Si au coin d'un claim, la nature ou la conformation du Pi~uet té

sol rendent impossible de planter ou de dresser un piquet, ce coin main. 
devra être indiqué en plantant ou en dre saut à l'endroit le plus 
rapproché po sible, un piquet témoin qui portera la marque pres-
crite pour le piquet de coin de cet endroit avec les lettres "W. P." 
(Witness Post), et une indication de la direction et de la dis-
tance de la place du vrai coin, relativement au piquet témoin. 
7 Ed. VII, c. 13, S. 36. 

(3) Tout piquet doit se dresser à pas moins de quatre pieds Moded,epian-
d d 1 d 't A , • l . l tr ter, d équar-au- essus u so et 01 etre equarn ou ap am ur es qua e rir, etc., les 

côtés jusqu'à un pied au moins du ommet et chaque côté, doielqu~ts. 
mesurer au moins quatre pouces de largeur une fois équarré ou 
aplani, mais une souche droite . ou un arbre debout peut servir 
comme piquet si elle est taillée et équarrie et aplanie à cette 
hauteur et dimension et quand on fait le levé, le centre de l'arbre 
ou la souche là où ils pénètrent clans le sol doivent être considérés 
comme le point duquel ou jusqu'auquel le mesurage doit être fait. 

( 4) Les dessins qui suivent ont pour objet de montrer la ~1~~~ du 
méthode de piqueter un claim, comme il est indiqué par les para-
graphes 1 et 2. (Nouveau). 

Ble1zed l1ne Blaz:ed \ine 

., 
c ., 

c 

"' "' il .... 
N <l 

"' i!i iii 

•• '!. 

Blazed lme 
No. 1. 

No. 2. 

55 . Après une découverte de minéral précie~x en _Pl~ce, ~e 
permissionnaire, .. 'il veut piqueter de u un claim, doit imrne
diatemen t plan ter ou dresser son piquet de découverte et p1 océ-
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der aussi rapidement qu'il soit raisonnablement possible à com
pléter le piquetage rdu claim; et s'il est au fait le premier per
mi sionnaire à faire la découverte du minéral précieux en place 
et à y planter un piquet de découverte aucun autre permission
naire n'a le droit de piqueter ou de toucher à la propriété tandis 
qu'il complète on piquetage, mais s'il ne réussit pas ià piqueter 
avec la rapiilité et la diligence indiquées, il est exposé à perdre 
ses droits dans le cas où un autre permissionnaire fait une décou
verte de minéral précieux en place sur la propriété et complète 
son piquetage avant hù. 7 Ed. VII, c. 13, s. 36. 

56.-(1) Tant qu'un piquet de découverte n'a pas été planté Piquet s 
1
de 

prospect on. 
ou dressé, tous les permissionnaires ont des droits légaux sur les 
terrains susceptibles de prospection, sauf que du moment où un 
mineur a trouvé ce qu'il croit être un filon ou un gisement de 
minerai, ou même une indication, il peut planter ou dresser deux 
piquets de prospection à pas plus de 150 pieds de distance l'un 
de l' autre marqués chacun des lettres "P. P.", avec son nom, le 
munéro et la lettre de son permis et peut creuser une tranchée 
de pas moins de cinq pieds de longueur et six pieds de profon-
deur à partir de chacun de ces piquets en suivant une ligne qui 
va vers l'autre piquet, et s'il n'est pas possible de le faire, il peut 
ériger un monument de roches ou de t erre n 'ayant pas moins de 
deux pieds à la base et deux pieds au moins de hauteur, se prolon-
geant à six pieds de chaque piquet vers l'autre piquet et peut 
aussi blanchir les arbres debout, s'il y en a le long de la ligne 
entre les piquets, et, cela fait, tant qu'il prospecte diligemment 
et constamment, ou suit les indicatino sur l'îlot de terrain s'éten-
dant à vingt-cinq pieds de chaque côté d'une ligne droite entre 
les piquets, il possède le droit exclusif d'y prospecter et d'y faire 
des découvertes. 

(2) Rrien clans le paragraphe 1 n'empêche un autre permis- N 'empêche t 
· · . . ,. pas un au re 

s1011nall'e de prospecter partout en dehors de lnmtes de cet ilot p e~mlss lon- . 

de terrain, et le pTernier permissionnaiTe qui découvTira du miné- g~!~!r d~n pi

ral précieux en place et qui piquctera un claim aura droit à ce claim. 

claim, sauf les pTescriptions de cette loi, et si le claim comprend 
cet îlot de ten e, le permissionnaire qui piquette seTa déchu de 
ses droits. 

(3) Un permsisionnaire ne pourra pas tenir en piquetage Le per
1
mis-

s10nna re ne 
plus d'un îlot cle terrain à la fois et si en aucun temps il contre- peut avoir 

. t ' tt d. ·t· . t 1 7 El VII plus d'un nen a ce e ispos1 10n son pique age sera nu . 'c . , c. clalm en pl-
13, s. 36. quetage. 

57.-(1) Un pern11ss10nnaire ou toute autre personne qui , Déchéance ~u 
droi t de p1-

dans un but quelconque fait clu piquetage ou plante, dresse ou queter . 

place un piquet. poteau ou marque sur nn terrain susceptible de 
prospection, sauf comme il e. t autori é par cette loi, ou fait ou 
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laisse faire cela ou qui piquette ou partiellement piquette un ter
rain de ce genre ou le fait ou laisse faire et néglige d'enregistrer 
le piquetage auprès du registrateur dans le délai fixé, n'aura plus 
le droit d'enregistrer à nouveau ce terrain en totalité ou en partie 
ou d'y enregistrer un claim minier à moins d'avoir notifié par 
écrit le Reg1 trateur de ce piquetage total ou partiel ou de ce 
plantage, dre sage ou placement et cle l'abandon qu'il en fait et 
de convaincre le Régistrateur par un affidavit qu'il a agi cle bonne 
foi et pas iUégitimement et cle l)ayer au Regi trateur un droit 
de $20, et d'obtenir de lui un certificat montrant que le Riégistra
teur est conYaincu qu il a agi cle cette façon. 7 Ed. VII, c. 13, 
S. 36. 

( 2) Le Registrateur cl oit consigner ce certificat dans ses con slgnatlon 
livres avec la date d'émission. g~ d~~~!~~c:e~ 

58. L'exécution matérielle autant que les circonstances le per- L'exécution 
tt t . bl t 1 . cl tt 1 . 1 ti t matérielle de me en raisonna emen , es ex1gences e ce e 01 re a vemen cette 101 su!-

au piquetage cleR claims miniers sera uffi ante. 6 Ecl. \ II, c. fit. 
11, . 137. 

EXREGI STREMEXT DES CL.A.BIS :m IERS. 

59.-(1) n permissionnaire q1ù a piqueté un claim minier ~~:de tt to~;= 
ou au nom duquel un claim minier a été piqueté devra clans le nir au Regls-

. . . . t , l l , ' l . , l trateur par Je qumze JOUrs qui smvron ou etans pus amp e cte a1 prevu par e Permission-
paragraphe 4 foumir au .Regi:strateur un croquis ou plan clu clairn ~~~~e q~~ pl
minier montrant le poteau cle découverte et les poteaux d'angle clalm. 
et les poteaux témoins (s'il y en a) et leur distance en pieds, l\m 
cle l'autre, avec une demande (Formule 4) énonçant le nom clu 
permissionnaire pour lequel le minéral précieux en place a été 
découvert et du permissionnaire au nom cle qui la demande est 
faite et des lettre ou numéros cle leur permi , le nom du claim, 
sïl en a un, et élan le caR cl"un territoire non arpenté, on em-
placement indique au moyen de quelque indication générale et 
de tout autre renseignement propre de permettre au R.egi trateur 
de tracer le claim sur la carte cle son bureau, ou clans le cas d'un 
canton non arpenté en clé8ignant le lot, le quart de section, ou la 
Rubclivision cl\mc section et la portion qui en est comprise clans 
le rlnirn, la longueur des contours et si, pour lme raison q1;el-
conque, il ne Ront pas réguliers, la nature de cette mi on, la si-
ï.Uation du poteau de clécomerte indiquée par la cli tance et la 
directi on llu poteau ~ o 1, le jour et l'heure auxquels 'e t faite 
la découwri.e du minéral précieux en place, quand le claim a été 
piqueté et la date cle la demande et avec la demande, on devra 
pa_,·er le droit pre. crit. 

(2) , i un permi sRionnaire a droit à la conre. ion rrratuiteDemande de "' concession 
d'un claim minier, en Ycrtu cl e l'article 10 , il doit, en plus cle la gratuite. 
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demande pour l'enregistrement clu claim faire la demande (For
mule 5) pour une concession gratuite. 6 Ed. VII, c. 11, s. 156; 
7 Ed. VII, c. 13, s. 43 . 

( 3) La demande et le croquis ou plan doivent être accom- Alflda'Vit atc
compa.gnan 

pagnée d·'un affidavit (Formule 6) fait par le permissionnaire dé- la carte, etc. 

couvreur montrant une découverte de minéral precieux en place 
sur le claim avec les détails cle l'espèce de minerai ou minéral dé-
couvert et, i c'eRt pos ible, cle l'e pèce de roche qui l 'encaisse, 
la date cle la découverte et clu piquetage, montrant que toutes les 
autres assertions et détails énoncés et indiqués dap.s la demande 
et le croquis et plan sont vrais et exacts, qu'au moment de pique-
tage, il n'y avait rien sur les terres de nature à indiquer qu'elles 
n'étaient pas susceptibles de piquetage comme claim minier, que 
le dépo ant croit sincèrement qu'elles étaient susceptibles et que 
le piquetage est valide et devrait être enregistré et que sur les 
terres ou le lot ou la partie de section dont elles font partie, il 
n'y a pas cle bâtiments, de défrichement ou d'améliorations pour 
culture ou pour d'autres fins, sauf comme il est ' indiqué dans 
l'affida1·it (Formule 7) montrant l'existence de son droit. (Voir 
6 Ed. VII, c. 11, s. 157 ; 7 Ed. VII, c. 13, s. 44. 

( 4) Quand le claim est situé à plus de dix milles en ligne Delal 
1
addt-

. · . , t1onne en 
droite clu bureau de registrateur, il est accorde un jour addi- raison de la 

tionnel pour enregisb:er pour chaque dix milles additionnels et distance. 

fractions cle dix milles. G Ecl. VII, c. 11, s. 158. 

60. Un permissionnaire par qui ou au nom de qui la cle- L e. p~rmis 

d t f .te l' . t l . . . d . doit etre man e es · ai c enregis rer un c aim nnnier, oit, au moment marqué 

a l d d · 1 · J • · • · l quand le c sa c cman e, pro uue e pernus nu pcrrmsR1onnaue par qui c claim est en-

piquetage a été fait et le permissionnaire par qui ou au nom cle registré. 

qui la clemancle est faite au registrateur, et le registrateur doit 
enclos er et signer au dos clu dernier permis mentionné un avis 
par écrit de l'enregistrement du claim et aucun enregistrement 
de cette nature ne sera complet et exécutoire avant que cet endos 
soit fait sur la demande ou que, clans un cas venant devant le 
commi. saire, il juge légitime que l'on soit dispensé de remplir 
les prescriptions de la loi . 7 Ecl. VII, c. 11, s. 59; 7 Ecl. VII, 
C. 13, S. 14. 

61. Si par erreur un permissionnaire enreo-istre un claim Pe_rmission-
o na1re enre-

minier clans une division autre que celle où le claim est situé, gistrant dans 

l ' . . l t't l . . cl l . une autre d1-erreur ne viciera pas e 1 re au c aim, mais ans es qIDnze vision par er-

jOID'S de la découverte de l'erreur, il devra consigner le claim dans r eur. 

la diYision où il est situé et le nouvel enregistrement devra porter 
la da te cl u premier et a Yis devra être i mcri t de l'erreur et de la 
date cle la r ctification . G fül . YU, c. 11, s. 81. 



370 

62.-( 1) Le régistrateur devra immédiatement consigner Quel cl a lm 

d 1. ' t ff t d b , . doit être en-ans un ivre a ce e e ans son ureau, les details de chaque registré. 

demande pour enregistrer un claim minier qu'il juge con.formes 
aux dispositions de cette loi, à moins qu'une demande antérieure 
ne soit enregistrée pour ce claim ou pour une portion importante 
des mêmes terres et des mêmes droits miniers et il doit consigner 
la demande, le croquis ou le plan et affidavit dans les dossiers 
de son- bureau et chaque demande capable d'être enregistrée doit 
être considérée comme enregistrée une fois reçu au bureau de re-
gi trateur si toutes les prescription de l'enregi trement ont été 

. exfoutées bien que la demande elle-même ait pu ne pas être im
médiatement consignée au livre d'enregistrement. 

(2) Si l'on présente au reo-istrateur une demande qu'il ne Procédure en 
o cas de refus. 

juge pas conforme à cette loi, ou se rapportant .à des terres ou 
droits miniers qui totalement ou en partie importante sont com-
pris dans un claim dont l'enregistrement ubsiste, il ne peut pas 
enregistrer cette demande mais si le po hùant le désire, il peut, 
en recevant le droit prescrit recevoir et consigner la. demande et 
le postulant peut en appeler au commissaire du refus du registra-
teur d'enregi trer, mais cette consignation ne peut pas être con-
sidérée comme une mise en discussion du claim enregistré et ne 
doit pas être notée ni traitée comme telle à moins qu'une mise 
en discussion, appuyée sur des affidavits ne soit produite entre 
les mains du registrateur par le postulant ou par l'autre permis-
sionnaire en son nom, comme il est prescrit à l'article suivant. 
7 Ed. VII, c. 13, s. 13, partie. 

CO::\'TEST.ATIOX DE DEMANDE . 

63.-(1) Une contestation (Formule 8) appuyée ur un affi- Contestion de 
clalm enre-

davit (Formule 9) peut être produite devant le registrateur par glstré. 

un permis ionnaire, prétendant qu' un claim enregi tré est illégal 
ou sans valeur en totalité ou en partie et si le contestant ou le 
permissionnaire au nom de qui il agit prétend avoir droit à l'en
registrement ou avoir un droit ou intérêt dans les terrain. ou les 
droit mini ers ou clans une partie d'iceux comprise clans le claim, 
la contestation doit l 'énoncer en donnant les détails et le regis
trateur sur paiement du droit prescrit, doit recevoir et consigner 
cette contestation et doit la prendre en note dan le do sier du 
claim contesté. 

( 2) Une copie de la contestation et de l'affidavit doit être Nobnl rece-è va e apr s 
remi e par le contestant entre les mains du regi trate1u qui, pas- !"émission du 

1 l l l , . l te . d . t t tt certificat. pus tare que e enüemam de a con station 01 ran me re 
par lettre enregistrée cette copie au détenteur enregistré du claim 
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mmier en question. Si cette copie n'est pas remise, .le registra
teur peut refuser de consigner ou de noter la contestation et per
cevoir du contestant dix cents par folio pour faire la copie. 

(3) Une contestation ne doit pas être reçue, à moins qu'elle 
ne contienn e ou porte à son endos une adresse pour pouvoir en faire 
l'as ignation en quelque endroit n'étant pas à plus de cinq milles 
du bureau du registrateur et les dispositions des paragraphes 4 
et 5 de l'article 133, seront applicable au sujet du service au 
contestant. 7 Ed. VII, c. 13, et s. 13, partie . 

(4) Une contestation ne doit pas être reçue ni entrée contre 
un claim après qu'un certificat d'enregistrement a été accordé au 
sujet de ce claim, ni à moins d'une permission du commis aire 
après que la validité de ce claim a été adjugée par le rcgistrateur 
ou par le commissaire et après qu'elle a été consignée durant 
soixante jours et qu'une contestation contre lui a été déjà entrée; 
mais cet amendement n'est pas rétroactif et ne s'applique pas à 
aucun cas où cette validité a été jugée par le registrateur ou le 
commissaire (tel qu'amendée en 1910 par 10 Ed. VII, c. 26, s. 35) . 

CERTIFICA.T D'ENRÉGISTRE)IEKT. 

64. Quand un claim minier n 'est pas dans une aire d'Ins- ~ee:fi1i~atdu 
pection Complète et n'a pas été enregistré durant GO jours et que d'enregtstre

la découverte supposée n'a pas fait l'objet d'un rapport adverse ment. 

de la part du fonctionnaire inspecteur, ou quand un claim minier 
dans une aire d'inspection complète a été enregistré durant soi-
xante jours et quand la découverte sur laquelle il est basé a été 
inspectée et finalement admise, sur la demande du détenteur du 
claim et s'il n'y a pas eii jeu de contestation contre le claim et 
si la compensation des droits de surface, au cas où il y en a, 
a été payée, ou garantie, le registrateur, sauf s'il existe une or-
donnance de suspension de la procédure ou autre question spé-
cia.le ou autre chose mettant un empêchement, doit remettre au 
détenteur un certificat d'enregistrement (Formule 10) et si une 
portion du claim n'est pas atteinte par aucune des matières pré-
citées, il peut, :;'il le juge convenable, donner un certificat d'en-
1 cgistrcment quani ù kl lc p0rtioE. î' Ef1. YII, c. 13, s. 13. part ie. 

65. Le certificat d'enreO'istrement en l'absence d'erreur ou E~et de I'é-
~ ' m1ss1011 et de 

de fraude constitue une prcuYe fina le et concluante de l'accom· la ~emise ~u 
l . t J t te 1 · · J tte 1 · f ] J. cert1 fi cat cl é-p issemen ne ou s es prescnpbons oe cc 01, sau es conc11- mission. 

tions c1e trarnil q11ant un claim minier, jusqu'à la date du certi-
ficat; et par la suite, le claim minier 11 'est pas, en rahsence crer-
rcur ou cl e fraude, sum:ptihle d"être attaqué en j u~tice ni confis-
qué sauf f1"aprèi:; les prescriptions cxpre;:ses de cette loi. G Ecl. 
VII, c. 11, R. Il; 7 Ed. YII. c. 13. s. 22 . 
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66. Quand le certificat cl'eme<ristrement a été émis par er- Annulation 
o du certificat 

reur ou obtenu par fraude, le commissaire aura le pouvoir cle le d'enregistre-
révoquer et cle l'annuler à la demande de la Couronne ou d'un ~aernter~:~~nu 
fonctionnaire du Bureau de Uines ou d'une personne autorisée. 

ETEND E DES DROITS SUR DES CLAI.MS )ffè\IERS. 

67. Subordonnément aux dispositions de l'article 65, un per- ~eêc~i~8:rt:1 
mi ionnaire ne peut acquérir aucun droit ou intérêt clans lm clairn prêci~ux né-

. . , . , d' t d . , l , . 't 'té cessa1re pour mmier a moins qu une ecouver e e nnnera precieux y a1 e valider 1e 
faite par lui ou par un autre permis ionnaire en son nom. G Ecl. claim. 
VII, c. 11, S. 117; 7 Ed. VII, c. 13, S. 31. 

68. Le piqueta00-e ou la production d'une demande uour enre- D
1 

roi
1
t•. dans .... e c atm. 

gistrement ou l'enregistrement d'un claim minier ou actes en 
tout ou en partie ne doivent conférer au permissionnaire aucun 
droit, titre ou intérêt ou réclamation dans ou pour le claim mi
nier autre que le droit ae procéder, comme le prescrit cette loi 
à obtenir un certificat d'enregi trement et une patente cle la cou
ronne et avant l'émission d'un certificat d'enregistrement le per
missionnaire e t seulement un permissionnaire de la ouronne et 
après l'émission clu certificat et jusqu à ce quïl ait obtenu sa pa
tente, il est locataire au gré cle la Couronne, quant au claim mi
nier. 7 Ed. YII, c. 13, s. 38. 

ADRE SE POUR SIG:'<IFICATION. 

69.-(1) Chaque demande de claim minier ou permis de tra- Adr~sse pour s1gniflcalion 
vaux et toute autre demande et chaque transport ou cess~on d'uu doit figurer 
1 ' • ' d t t cl 't • t' At ' tu cl d' sur la de-c ann mm1er ou e ou r01 ou in ere acquis en ver es is- mande pour 

po. itions de cette loi doit contenir ou porter à son endos le iieu ciaim, etc. 
de résidence ou l'adresse postale de l'auteur de la demanè<', trafü-
port ou ces.-ion et aussi, s'il ne réside pa dans Ontario le nom. 
la résidence et radres e postale cle quelque per onne ré idant Jans 
Ontario à qui peut se faire la signification. 

(2) Aucune demande, transport ou resi::ion de ce o-enre ne Demande, 0 etc., dol vent 
sera consignée ou enregistrée à moin qu'elle ne oit conforme contenir ra

dresse. 
aux prescriptions du paragraphe précédent. 

( 3) Une antre pen;onne ré;:iclant dans Ontario peut être Substitution 
< "-= c · d'un nouvel 

sub;;tituée comme la per.onne à qui doit se faire la ignification agent pour . , . signification. 
en prodm ant, au bureau ou tclJe demande. transport, ou cession 
est con. ignée ou enregistrée, un memoranclum donnant le J1om, 
la résidence et l'adresse postale cle telle personne et telle substi-
tution peut se faire de temps en temps comme roccasion l'ex ige. 
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(4) La signification à la personne désignée comme la per- Signification < à un agent 
sonne à qui la signification peut être faite à moins qu'une autre suffisante. 

lui ait été substituée suivant les dispositions du paragraphe 3 et, 
dans le cas d'une substitution à la per onne sub tituée, aura le 
même effet que la signification à la personne qu'elle représente. 

( 5) Les dispositions du paragraphe No 3 doivent s'appliquer APP_lication génerale de 
à tout avis, demande ou procédure se rapportant en aucune façon section. 

à un claim minier ou à des droits miniers ou à d'autres droits 
ou intérêts qu'on· peut acquérir en vertu de cette loi. (Nouveau) . 

FIDEI-CŒBIIS, ENTENTE ET TRANSPORT. 

70. - ( 1) Avis d'un fü1éi-commis, fonmùé ou implicite 011 ~~gi~t[;!:u~e 
déd1ùt relatif à un claim rniruier non patenté ne cloit pas êtrr doit enregis-

trer aucun 
enregistré ou reçu par un registrateur. claim en fi

déicommis. 

(2) La description du détenteur d'un claim minier comme Descripti.on 

fid ,. . . 1 b' 'fi . . 1 b t d :fid'' . du perm1s-ei-con1m1ssaue, que e enc ciaue ou e u u ei-commis sionnaire 
•t t• ' d •t · , l t .t t comme fidél-

SOl men 1onne ou non, ne 01 pas imposer a a personne rai an commissaire, 

avec ce détenteur l'obligation de faire une enquête quand à sou etc., effet de. 

autorité pour traiter, mais le détenteur peut agir quant à cc 
claim comme . 'il n'y avait pas de description insérée. 

(3) Rien de ce qui est contenu dans cet article ne doit dispen- Disp.osltion 

1 d , t t . t d f . 1 fid,. . 1 . d' spéciale. ser e e en eur qm es e ait e ei-commis du c a1m ou une 
part ou d'une partie ou intérêt sur ce claim des obligations exis-
tant entre lui ou toute personne ou association minière ou com
pagnie pour laquelle il est :fidéi-commissaire, mais telle responi'a-
bilité doit subsister comme i cet article n'existait pas et aucune 
disposition de cette loi ne doit dégager le détenteur d'aucune res
ponsabilité ou obligation personnelle. 6 Ed. VII, c. 11, s. 159; 
7 Ecl. YII, c. 13, s. 45. 

71.-(1) Personne n'aura le clroit de mettre à exécution une Quels a_roits 
' ] t• d •t · t' ' l . sont execu-rcc ama 10n, ro1 ou in eret que conques convenus ou acquis toires seule-

L l · l · ment quand a ran c piquetage, pour, ( ans ou sous aucun p1quctagc ou cnrc- il y a écrit 

gistrement d'un c1aim minier ou de terrain. miniers ou de cl roi ts signé. 

miniers, faits au nom d\me autre personne à moim que le fait 
du droit de la per~onne sus-mentionnée n'apparaü:~e clans un écrit 
signé par le détenteur du daim ou pal' le pcrmis~ionnairc par 
qui ou au nom de qui le piquetage ou l'enregistrement sont faits 
ou que la prcm·e de cette personne précitée ne soit corroborée par 
quelq1ùrntrc témoin matériel et quand un droit on intérêt appa-
raît ainsi, les dispositions de la loi des fraudes ne se rapportent 
pas à ce cas. 
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(2) Personne n'aura le droit d'exécuter un contrat fait après 
le piquetage pour la vente ou le transport d'un daim minier ou 
de terains 1niniers ou de droits miniers ou bien d'un intérêt dans 
ou au sujet d'iceux à moins que l'entente ou quelque note ou 
memorandum ne soit donné par iécrit signé par la personne de 
qui on veut exiger l'exécution du contrat ou par son argent dû
ment autorisé. (Voir B. O. 1898, c. 33, s. 15). 

72. Le transport d'un daim minier non patenté ou d'un in- Formule de 

t , At 1 . t At f "t . t 1 f . , transport. ere sur ce c a1m peu e re a1 smvan a ··ormule 11 et signe 
par le transporteur ou par son agent autorisé par pièce écrite. 6 
Ed. VII, c. 11, S. 118; 7 Ecl. VII, c. 13, S. 32. 

DOCUlŒNTS D
1
EC\'REGISTRElŒ:\'T. 

73. Sauf en cas d'autre prescription formelle dans cette loi, c~nditio ns r e-
. . , · qui ses pour 

aucun transport ou cess10n ou entente ou autre piece se rappor- enreg!_strer 

tant à un daim minier ou à un droit ou intérêt enregistré acquis des pièces. 

en vertu des dispositions de cette loi ne doit être entrée dans 
l'enregistrement ou reçue par un registrateur à moins que ce do-
cument ne passe pour être signé par le détenteur enregistré du 
daim ou droit ou intérêt en question ou par son agent autorisé 
en vertu d'une pièce. écrite et aucune pièce cle ce genre ne doit 
être enregistrée sans un affidavit (FormlÙe 12) joint ou inscrit 
au clos et donné par un témoin signant à la pièce. 

74. Après qu'un daim minier ou tout autre doit ou intérêt Pi:t'.'r:s en~:t 
acquis en vertu des dispositions de cette lo.i a été enregistré, toute fa priorité. 

pièce autre qu'un testament ayant trait au claim ou 1à un intérêt 
qui s'y r apporte doit être non avenu contre un acheteur subsé-
quent ou contre un détenteur de transport pour valable considé-
ration sans avis réel, à moins que cette pièce ne oit enregistrée 
avant l 'enregistrement de la pièce qui fait le fond de la réclama-
tion de l'acheteur ou du détenteur clu transport sub équent. 

75. L'cnreo-istrernent d'une pièce en "ertu de cette loi doit L'En registre-
b ment sert 

ronstituer l'a.vis cle cette pièce l our toutes les personnes préten- d'avis. 

clant avoir un intérêt au daim après cet enregistrement, mais, 
néanmoins, le régistrateur a le clcYoir cle ne pas enregistrer une 
pièce sauf s'il a la prem·e reqni ' e par cette loi. Voir . B. O., 
C. 136, S. 92. 

76. La pri orité cl'enreo-istrement doit prévaloir à moin. que La priorité 

l' . t t té . b • . t , té , , J , cl' . , l cl 1 d'en reg! tre-cn reg1s rem en an n eur n a1 e preceoe un avis r ee · e a ment prévaut. 

pièce antérieure, donné par la personne prétendant à l'enregi -
tremcnt antérieur. Voir . R. O., c. 136, s. 97. 
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77.-(1) Le régistrateur doit inscrire au dossier de tout Enregistre-

1 . . . té t d . t . té , . , ment des or-e aim mrnier non paten ou au re roi ou ln ret enregistre, un dres et Jnge-

avis de tout ordre ou décision de sa part atteignant de document, ments. 

pécifiant la date de son entrée en vigueur et la date de l'ins
cription; et, après avoir reçu, accompagné des honoraires pres
crits, un ordre de décision de la part du commis aire, ou un 
ordre, jugement ou œrtificat, en cas d'appel contre celui-ci, ou 
une copie certifiée ou assermentée d\m tel document, consignera 
et inscrira un avis à cet effet au dossier du claim, du droit ou de 
l'intérêt atteint. 

(2) Dans toute procéê!ure ré1roquant en clorite un intfaèt Enregistre-
ment du cer-

quekonque dans un claim minier non patente ou autre droit ou tificat de lis 
. t' , t . t ' 1 . . . +.. te t ' tt pendens. in ere · eureg1s re, e commissaire ou regisci'a ur peu eme re un 
certificat (Formule 13) et sur réception de celui-ci accompagné 
du paiement des honoraire pre crit., doit le consigner au dossier 
et en inserire un avis tel qu'indiqué plus haut dans les présentes. 

( 3) La consignation au dossier d'un certificat tiendra lien La consigna
tion au dos-

d'avis formel au public au sujet de cette procédure. sier tiendra 
lieu d'avis. 

( "t) Le certificat et sa con ignation au dossier seront de nul Durée du cer-
, . . . , tificat de lis 

effet pour toute fin quelconque apres l'exp1rat10n cle chx jours a pendens. 

partir de la date de la consignation, à moins que pendant cet 
intervalle, on obtienne du commi saire ou du régistrateur un 
ordre prolongeant on effet, et toute personne intéressée peut, en 
tout temps, s'adre ser au commissaire pour obteni r un ordre an-
nulant le certificat. 7 Ed. YII, c. 13, s. -!G. 

CONDITIONS DE TRA. V .A.IL. 

78.-(1) Le propriétaire enregi tré d'un claim minier deYra CondiUons de 
1 • travail sur 

executer sur ce claun des travaux ayant pour effet de dépouiller les .claims 

ou attaquer les mines, foncer des puits ou autres travaux réels mrniers. 

d'exploitation minière, comme suit:-
(a) Pendant les troi premiers mois qui suivent l' enregis

trement, pour une période de trente jours de uon 
moin. de 8 heures par jour. 

(b) Pendant chacune des première et deuxième années qui 
suivent ces trois premiers mois, pour une période cle 
60 jours de non moins cle 8 heures par jour. 

( c) Pendant la troisième année qui fait suite à l'expira
tion de ce trois moi , pour une période de non moins 
de 90 jours de 8 heure par jour. 

(2) Ces travaux peuvent être exécutés clans un espace clc Les travaux 
• • , • , , • 1 • • peuvent se 

temps rnomdre que celm spec1fie par la presente 101. 'il se fait taire dan s 

1 d t 1 · 't · · • ' un e pêrlode p us e ravaux par e propne aue cnreg1scre ou en son nom, plus courte. 

qu'il n'est requis par la présente loi pendant les trois premiers 
29 
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mois ou durant une année sub équente quelconque, il sera tenu 
compte par le registrateur de l'excédant de travail accompli, dès 
qu'on en aura fourni la preuve dans les travaux exigé par la loi 
au cours de toute année subséquente. 6 Ed. VII, c. 11, art. 160. 

( 3) Le propriétaire enregistré d'un daim minier doit pas Rapport du 
. ... , . , . , . propriétaire 

plus tard que 10 Jours apres chaque penode pec1fiee, fourmr un au sujet des 

rapport assermenté (Fonmùe 15) du travail qu'il aura accompli travaux. 

pendant cette période, mais il ne doit pas être exigé pendant la-
quelle on fait rapport qu'il ne s'est pas· fait de travail en raison 
des travaux exécutés précédemment. Le rapport doit donner le 
détail des nom et ré idence des ouVTiers qui ont fait les trarnux 
et spécifier à quelle date chaque homme a travaillé à leur accom-
plissement. 6 Ed. V II, c. 11, aTt. 161 ; 7 Ed. VII, c. 13, art. 4î' . 
(Tel que modifié en 1910 par 10 Ed. VII, c. 26, s. 45) . 

( 4) Le réo-istrateur une fois convaincu que les trarnux cxi- Certificat 
, . , ,.:-) , , , . , d'accompltsse-

ges ont eté dument e:s:ecutes, peut decerner un certificat a cet ment des tra-

effet (Formule 16), mais il pourra, s'il juge à propos, inspecter vaux. 

ou faire inspecter les travaux ou autrement faire enquête sur la 
question de leur suffisance. n tel certificat, sauf en cas clc 
fraude ou erreur, sera tenu connue pre1l\'e définitive et concluante 
que les travaux par lui certifiés ont été convenablement exécuté ·, 
mais s'il a été émis par erreur ou obtenu par fraude le commis-
saire a le pouvoir de le révoquer ou l'annuler sur demande de la 
Couronne ou d'un fonctionnaire du Bureau de :M:ines ou de toute 
personne intéres ée. On ne peut faire appel quant à la question de 
l'exécution convenable des travaux, à plus haute autorité que le 
Commissaire. 6 Ed. VII, c. Il, . 4 , 51. (Tel que modi:fié 
en 1910 par 10 Ed. VII, c. 26, s. 45 (3). 

( 5) Un permissionnaire ayant donné avis (Formule lî') au A<icomplisse-
. . . cl' , l . , ment des tra-

règ1strateur de son intent10n executer tous es travaux reqms a vaux sur <les 

l'' 1 cl l d t · 1 · · · t . claims contlegarc e pas p us e rois c a1ms nnruers con igu sur un ou gus. 

deux de ces daims, peut faire les dits travaux sur les daims 
ainsi spécifiés, et pré enter un rapport avec affidavit en con é-
quen ·e. 6 Ed. YIT, c. 11, s. 163 ; 7 Ed. VII, c. 13, s. 49. 

( 6) La con truction de maisons, route 
tions de même nature ne constituent pas de 
ploitation minière, au sens de cet article. 

ou autres améliora- Certains tra-

travaux réels d'ex- ~!~rf:ncom-

Evaliiation du temps.-Prolongations. 

me "travaux 
réels <l'exploi
tation mi 
nière." 

P ériodes <le 
temps exclues, 

79. Dans !'.évaluation cle l'espace durant lequel on exige que '<!ans l'éva-

1 t · t l' 1 · · · t l luatlon du es ravaux s01en accomp lS ur un c mm minier, son exc ue terme pour 

1 ' · cl cl t · t l'aocompllsse-e peno es e emps mvan es :- ment <les con-
ditions de 
travail. 
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(a) Toute période exclue par arrêté du Con eil ou par le 
règlement. 

(b) Dans une réserve forestière, le temps qui s'écoule de
puis la production de la part d'un propriétaire de 
clairn minier au Bureau des Mines, d'une demande 
pour y faire cles travaux et l'obtention de rautorisa
tion voulue. 6 Ed. VII, c. 11, . 16-t ; 7 Ecl. VII, 
C. 13, S. 150. 

( c) Dans le ca de terres à bois sous concess;on l'espac:e 
de temp durant lequel les condition cle travail son t 
u pendues . ou l'autorité cle l'article 47. 

( d) L'espace de ternp durant lequel les opérations mi
nières sont interdites par le ministre ous l'autorité 
de l'article 48. 

80.-(1) Si en rai on de procédure pendantes ou cle la Prolongation 
' . du terme fl-

mort ou , de l'incapacité pour cause cle maladie du propriétaire xé pour l'ac-

d' 1 · · · 1 t t ' M .. - cl t l' complisse-un c a1m mmier, es ravaux ne on pas execui= uran es- ment des 

pace de temps prescrit, le registrateur peut, cle temps à antre, travaux. 

prolonger le terme fixé pour l'accomplissement des travaux jus-
qu'à telle date qu' il jugera raisonnable et doit imrnédiatemeut 
consigner au clos ier du claim un avis de chaque prolongation 
ainsi accordé. 6 Ecl. YII, c. 11, art. 72; 7 Ecl. VII, c. 13, s. 51. 

(2) Les travaux exécutés pendant toute période cle prolon
gation ainsi accordée sont reconnus comme ayant été accomplis 
en conformité de l'article 78. 

81. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont propriétaires Contribution 
proportion-

d'un claim minier non patenté, chacune doit contribuer propor- ne'.le ~es pro-

t . 11 t ' . t' ' t . t "l t priétaires 10nne em€n a ses in ere s, ou s1uvan qu 1 sera convenu en re communs. 

elles, aux travaux qu'elles sont tenues d'y exécuter. Si l'un des 
propriétaires manque à ce devoir le commissaire peut, sur de-
mande d'un autre quelconque des propriétaires après avoir donné 
avis à toutes les personnes intéressé€s ou qui se s€ront présentées, 
et avoir entendu leur témoignage, émettre un ordre transportant 
aux autre propriétaires communs la part clu défaillant clans ]es 
termes et conditions et dans les proportions qu'il jugera légi-
times. 

Cette disposition s'applique .à tous ]es daims miniers pique
tés ou pour lesquels on aura fait une demande le ou aprè le 
quatorzième jour cle mai 1906 ou avant cette date, en vertu des 
règlements établis ou. l'autorité de la Loi des ]fines, chapitre 36, 
des statuts revisés cl'Ontario. 189,. 

ABAXDON n'u:-< CLADI. 

82.-(1) Un permiRsionnaire peut, en tout ternpR aban- Le permis-
. , . ' sionnaire 

donner un claim minier en donnant avis par ecnt (Formule 18) peut aban-

à cet effet au registrateur. ~fa~~r m~~ter. 



378 

(2) Le registrateur doit inscrire au dos ier du claim un mô- Inscription 
. d'un avis re-

moue relatif à cet abandon avec la date de l'a,-is reçu et à partir 1aur à 1·a-

d t t 1 . té ~t d ] . d 1 t d bandon d'un e ce n1omen , ous es u1 re s ans ce c. mm e a par u per- claim. 

missionnaire seront périmés et de nul effet, et par suite le daim 
devient immédiatement susceptible de pro pection et de piquetage. 
6 Ed. YII, c. 11, R. 165 ; 7 Ed. YII, c. 1:3, s. 5±. 

83. Dans le cas où le permissionnaire ne se conforme pas aux Le d~ra.ut de 
· d tt 1 · t , l . . soumis wn à eXlgences e ce e 01 quan au temps ou a a mamère prescnte cette loi ou 

d f · 1 · ta t d' t ' d · t te 'auxdirections e aire e pique ge ou quan aux uec 10ns u reg1s ra · ur a du registra-

cet égard, dan le limites de temps Youlues, le daim est tenu ~eau:t d:s 1?i~i
pour abandonné et devient san aucune déclaration, in cription bandon. 

ou procédure de la part de la Comonne ou d'un fonctionnaire 
quelconque immédiatement usceptible. 6 Ed. VII, c. 11, s. 166 ; 
7 Ecl. \~II, c. 1:3, . 3-! (tels que modifiés en l 909 par 9 Edouard 
\II, c. 26, s. 31) (1). 

CONFISCATION . 

84.-(1) ous réserves de dispositions de l'article 5, tout Causes td
1
° 

confisca on 
intérêt d'un propriétaire de daim minier tant qu'il n'est pas émis a·~n. c1a1m 

de patente ·à son sujet est périmé et le daim devient, sans aucune mrnier. 

déclaration, inscription ou procédure de la part de la Couronne 
ou d'un fonctionnaire quelconque, ünn1édiatement su ceptible de 
pro pection et de piquetage :-

(a) Si le permi du propriétaire e t expiré et n'a pa été 
renouvelé. 

( b) i le propriétaire, sans le con entement par écrit du 
regi trateur ou commissaire, ou, pour des fins de 
fraude ou de tromperie ou autres fin irrégulières, 
enlève, fait enlever ou fait en orte qu'on enlève un 
piquet ou poteau quelconque fai ant partie du pique
tage cl \m daim i1linier en question; ou bien, en vue 
de toute fin semblable, change ou efface ou fait 
changer ou effacer lme inscription ou marque quel
conque ur un tel piquet ou poteau. 

( c) Si les trarnux pre crits ne ont pa dûment exécutés. 
(d) S'il n'est pas fait un rapport co11.formément au para

graphe ;3 cl e l'article 78 et déposé au bureau du re
gistratc>ur ainsi que l'exige cette loi. 

( e) ;·i la rlemande et le paiement de lettres patente exi
gées par les articles 106 et 107 ne ·ont pa fait dan 
la ]jmi te de temps pre, crite. 6 Ed. YII, c. 11, s. 
168 ; 7 Etl. VII, c. 13, s. 52 (tels que modifié en 
1909 par 9 Ed . VII, c. 26, s. 31) (2) 

(2) P ersonne autre que le ministre ou un fonctionnaire du 
Bureau des :Mines ou un permi. sionnaire intére, sé dans la pro
priété attcùite n'a le droit de susciter un motif de confi cation à 
moin. cl 'être autorisé par le C'ommis~aire. 
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85. La confiscation ou 1)erte des droits en vertu de l'article r,.a confts~a
t1on est dtffé-

84 ne doit pa. prendre effet aYaut le trois mois qui suivent le ré~ en oor-

défaut de se conformer à la loi, pourvu que tams cas. 

(a) Dans le cas prévu à l'alinéa (a), le propriétaire du 
claim obtienne un permi de renouvellement libellé à 
cet effet et délivré selùement contre paiement de trois 
fois le montant des honoraires prescrits pour un peT
mis; 

( b) Dans le cas prévu à l'alinéa ( d), le propriétaire pro
duise un rapport en règle et paye en même temps un 
droit spécial cle $2 5. 

(2) Lorsque l'accomplissement d'une autre quelconque des Remfièdetlà la 
-con sca on 

exigences stipulées à l'article 8-! a été empêché par des procédures dans d'autres 

pendantes ou par toute autre cause que le propriétaire n'a pas cas. 

raisonnablement pu éviter, le comm issaire peut, clans les trojs 
mois qui suivent le défaut de se conformer à la loi, clans des con-
ditions calculées à compenser les frais encourus par tout autre 
permi sionnaire ayant acqui des intérêts dans 'ce claim, durant 
cette période et clam; les conditions qu'il jugera légitimes, émettre 
un ordre dégageant la personne en défaut de la confiscation ou 
perte de Re droits, et, en cas de oumisRion aux conditions de 
l'ordre, s'il y a lieu, cet ordre peut être déposé au bureau du 
régistrateur et ,sur ce, leR intérêts ou droits annulés écherront. de 
noln-eau à la personne ainsi dégagée. 

(3) Le régistrateur à la :mite cle toute confiscation ou aban- In ·crlption 

d t , , 't , l . . . , .t . . . au dossier on ou per ·e oe orm s oans un e aim muuer c101 en msenre irn- par le regis-

rnécliatement un a1iR portant la date de l'inscription au dossier ~~~~~c1~t~o0n. 1 a 
du daim et marquer le dossier cl u claim " Annulé" et cl oit im
médiatement afficher dans son bureau un avis de l'annulation. 
7 Ecl. Y LI, e. 1:1, R. 53. 

87. T,orsqu'il y a plusieurs propriétaires en cornnnm et que 1."térêts de 

l . t' 't J l' l . 't . t , . , . a 1 un des pro-es n1 ere s oe un ces proprio anes . on penrnes en raison e nriétaires 

l • · · t' 1 · · t' 't t · 1 · · t communs à expira ion ce Ron penrns, ces 111 ere :::, seron , . i e mm1s re en l'expiration 

cléricle aim:i . transportés et investis aux autres propriétaires et ~is.son per

réparlis suirnnt la proportion cle leurs intérêts clm1s le daim. 
88. Lorsqu \m permi. sionnaire au nom rluqnel llll elairn a M0

1 
rt. du 1.Preer-m ss1onna 

été piqueté meurt arnnt qne le daim ne soit enregistré, et l orsqn·~ avant l'enr
0
eu-

1 . , t . a. l . ··1 . , . grntrement e propne aire un cairn meurt arnnl qui ne soit em1;.; une pa- du proprié-

t t l · t , t t . · , l · tair e a\'ant en e pour ce e ann personne an re n es m1 orise, ;;an::: a permis- l'émission de 

:::ion cln commiRsaire, à piqueter ou riwegi;.;trer 1111 C'laim minier Ia patente. 

f:nr llllC' partie quelconque cle,.: mêmr::: terrn i 11R, ou 1\ ~'approprier 

<lr>< clroits, pri1·ilèges on inkrêts qucleonqnes à leur (•garcl rlan~ 
le clélai cle clonze moi,.: après la mort <l'un tel permi,.:si01rnairc 011 

propriétaire, et le commissaire pent clan,.: les limite,.: cle rt'>' clonzl' 
mois i'aire telle orrloimance qu'il jngera légii inw ponr tran,.:porkr 
le claim aux héritiers, nonobstant tonh> péremplion, nharnlon, 
annnlatio11, eonfiReation on perte rlp,.: clroits C'n Yerln d'une c1isro-
sition quelconque de cette loi. (Xo1ireau), 
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94.-(1) Un permissionnaire peut obtenir un permi c1e tra- n;roit d'obte-
.1 1 · d' t l .fi - . mr un per-Yal Ul ecernan pour ces ns c1e prospect10n c1e minéraux, la mi_s de tra-

propriété exclu ive chme étendue c1e terrain susceptible de pros- ~r~~e:':i;;s de 

pection et c1e piquetage, cette étendue denmt être l'une forme et l'êtendu<i. 

superficie telle que prescrite pour un claim minier, en procédant 
de la manière ·uivante :-

(a) Piqueter les coins et marquer les limites de l'étendue 
en que tion, placer des numéros et des indications sur 
les poteaux tel que, autant que possible, pTescrit par 
l'article 5-! à l'égard des claims miniers, en omettant 
seulement ce qui est prescrit quant à la découverte 
ou au poteau de décou·rnrte, mai on doit in crire ou 
placer sur le poteau X o 1, les mots "on a fait la de
mande c1'un permi de travail", et chaque poteau doit 
être marqué cle trois rangées d'entailles n 'ayant pas 
moins de t de pouce en profondeur et espacées de non 
moins de 2 pouces, commençant environ à 2 pouce 
du sommet du piquet. 7 Ec1. \II, c. 13, s. 39. 

( b) Remettre au registra teur clans un délai de 15 jours 
après le piquetage une demande en double (Formule 
19) accompagnée d'une carte ou plan, indiquant d'une 
façon générale et aussi nettement que possible l'em
placement de l 'étendue par rapport ià lme limite ou 
localité connue, accompagnée d'un affidavit (Formule 
20), donnant le nom du permissionnaire au nom cle 
qui la demande e t faite et la lettre et le numéro de 
son permis, l'endroit où l'étendue e t située tel qu'in
diqué et un exposé quelconque, et toute autre infor
mation de nature à permettre au registrateur de re
connaître l'étendue sur . a carte de bureau, et l'épo
que où l'étendue a été piquetée, atte tant que, au mo
ment où elle a ·été piquetée, il n'y avait Tien sur les 
lieux indiquant qu'elle n'était pa di ponible au pi
quetage pour l'obtention d'un permi de traYail, que 
le clépo ant ne connaît aucune raison obviant à la 
concession du permis qu'il estime véritablement que 
Je postulant a droit, d'après la teneur de cette loi de 
faire la clcmanéle en question. Lorsque l'étendue est 
située à plu de clix milles, en ligne droite, du bureau 
du registrateur, il sera accordé, pour produire la de
mande, un jour acltl itionnel pour chaque dix mille 
en plus ou fraction de cette distance. 

(c) Obtenir rlu r egistrateur un certificat de demande 
(Formule 21) et afficher olidement ce certificat au 
poteau clans les troif' jour" qui. suivent l'octroi du cer
tificat, et lorsque l'étendue est à plus cle dix milles de 



381 

distance en ligne droite du bureau du registrateur il 
sera accordé un jour additionnel pour chaque dix 
milles en plus ou fraction de cette di tance. 

(d) Payer ou garantir au propriétaire des droits de sur
face, s'il s'agit de terrains dont les droits de urface 
ont été précédemment concédés, une compensation 
pour le dégat ou dommage occa ionné par les traYaux 
de prospection sur ces terrains, en coniormité de l'ar
ticle 104. 

(2) Après 'être conformé aux prescriptions du paragraphe Quand peut
. on émettre 

1 et avoir payé les honoraires prescrit , le po tulant doit obtemr un p~rmis de 

du registrateur, après soixante jours et dans les soixante jours travail. 

qui suiYent le piquetage de l'étendue, un permis de travail. (For-
mule 22) qui sera valide pour six mois à, partir de la date de 
l 'émission. 

Il est tipnlé que, clans le cas où la délivrance d'un permis de c.1ause c
1
on-

. d1tionnel e. 
travail est empêchée par suite de l'enregistrement d'un claim 1111-

nier après le piquetage de la propriété en vue d'obtenir un permis 
de travail, ou par suite de contestation non encore réglée, ou du 
défaut de la part du requérant après un délai rais01mable, cl e s'en-
tendre avec le propriétaire des droits de surface au sujet de com
pensation, le régi. trateur ou le commissaire peut nonobstant l'ex-
piration des soixante jours, ordonner la délivrance du permis. 
6 Ed. YII, c. 11, art. J-1.1, partie; 6 Ed. VII, c. 13, s. 38, 39, ±O. 

96. Nul permi ssionnaire ne peut au cours d'un même exer- Nombre de 
permis que 

cice de permis posRéder ou demander plu de trois permis de tra- !"on pourra 

vail dans une seule et même division mini ère ou un terri toire accorder. 

non compris daI11S une clil"ision minière. 6 Eicl. VII, e. 11, . 153. 

97. Tant qu'il J1'a pas été accordé un permis, et affi ché un Droits d'a_u-
. ' fi' (F l ) .1 tres perm1s-a\'l a cet e et ~ ormu e '2± au poteau N o 1, l"étendue cl ont i sionnaires. 

est question clans la demande est suRceptible de prospection et cle 
piquetage ià titre de claim minier, de la part de tout perrnisRion-
naire; mais, aprèR la délivrance du permis de trarnil pendant Ra 
durée ou son renouvellement, le cas échéant, le pTOpriétaire cle 
ce permis aura le choit exclusif de prospection et piquetage Rur 
la dite étcnclue. Il est Rtipulé que, en tout temps après expira-
tion deR GO jours qui. suivent le piquetage, le comrn issaire ou le 
règistratem peut, s'il juge légitime de le fa ire, ordonner que 
l'étendue ne soit pas disponible pour la proRpection et le pique-
tage tant qu'on n'aura pas statué sur la demande cle permis de 
traYail, et cet onlre prernlra effet dè::: qu'on en aura affi('hé un 
duplicata ou une copie cert ifiée au poteau Xo 1. 6 Ecl. YII , c. 
11, sect ions 1-l l c1 J+.j : G Ecl. YU, c. 1 ~, R. -!2. 
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98. A moins quïl ne soit en termes formels pre crit autrc- J\PPlicayon 
t to t . . . t . t' 't d d t . d autre, pres-men , u perm1ss1onnaue ayan pique e une e en ue e errain cr1ptions re-

d' b · lativement en vue o tenu un permis de travail, est sou tou rapports as- aux claims 
sujetti aux mêmes re trictions et conditions quant à la procédme miniers. 
et au piquetage, qui s'appliquent à un permi sionnaire pro pectant 
et piquetant un claim minier, et, ~an r estreindre l'application 
générale de cet article, le article 3±, 36 jusqu'à 41, le para-
graphe 3 de l"articlc ±2, les article 44 à 52, 57, 58, 60 à 63, 69 
à 77, et 79 à 89, en autant qu'ils peuvent être appliqués, et modi-
fiés ui-rnnt qu'il sera nécessaire, 'appliqueront à toute c1emam1e 
de permis de trarnil et à tout permis de travail une fois accordé. 
6 Ed. \II, c. 11, S. 143. 

99. En commençant pas plus tard que dans le délai de quinze Condt~lons de . , . . . . , . travail nre"-
JOUTS apres la eoncess1on d'un permis de traYail, le propnetane crltes par le 
doit exécuter . ur l'étendue dont il est que tion dans le permis r;~:aii~. de 
de travail, cle travaux qui consi tent à rechercher des minéraux 

·en fonçant des puits ou de excavations en creusant des tranchées 
et des coupes tran Yersale , en fai ant des forage au diamant ou 
autres, ou tout autre ouvrage réel (bona :fi.de) d'exploitation de 
nature emblable devant représenter le travail de cinq journée 
de huit heures par jour chaque semaine. Il est stipulé qu'il est 
libre d' accomplir ces tra,1 aux en moins de six mois, mai de telle 
façon que la somme de travail exécuté ne sera en aucun temps 
moindre que celle pre crite par la présente loi. 

100. Tout pcrrni de travail peut être transporté (Formule fr~~1;p:r~er 
25) et, dèR que le transport a été enregistré le cessionnai re pourra Je permis de 
b ' 'A . d te . ' J · d t il t J t t travail. ene c1er u rme non expne c1u permis e rava e cie ou 
droit relatif à son renouvellement. 6 Ed. 'VII, c. 11, . 151. 

101. T,e r eo"istrateur peut accorder au posses eur d'un per- nroit au re-"" nouvellement 
mis de travail qui RC sera conformé aux exigences de cette loi un du permis de 

11 J . (F l ) , . d cl travail. renouYe ement oe ce penms ormu c 26 , pour une peno e e 
Rix mois, mai s ce renouvellement sera as ujetti am: même exi
gences quant au traYa.il à exécuter et sous d'autres rapports, que 
le permü: cle tra.rnil original. 6 Ecl. YII, c. 11, s. 152. 

102. Si le poRReRseur cl'un permis de travail fait la décou- r,~~e~~:fm 
\crte d'un minéral précieux in situ sur l'aire de t errain que corn- sur l'étendue 

. . . . ] . . par un per-
portc i'iOn penrns, 11 peut y piqueter et enregistrer un c aim rn1- mis de tra-
11 ier en faisant leR changement nécessaire dans sa demande d'en- val!. 
rcgistremcnt du daim et dan raffidaYit qui doit être COmigné 
a 1w· cc clocnmen t. 1 Ed. YIT, c. ] 3, . . 41, par lie. 

103. T,a cléciRion ou ordonnance du commi Rsa irc à l'égard Led s décisi
1
ons u comm s-

cl'nn pcrrniR de trani.il ou d'une dernanclc à cet effet ou relatiYe- saire eront 
• • , A • , J ] ] '] définitives. 

ment anx tlroit~ ou mterets qm en rlepenot>nt on ] ar eque 1 s 
Ront al teints doit être déci~i,·e non su. ceptihle d 'appel. 7 Ed. 
YTT, r. 18. s. 81. partie. 
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PARTIE IX.-EXPLOITA'l1'ION DES MINES. 

RÈGLEMENTS. 

157. Nul garçon âgé cle moins de quinze ans ne peut être~~~~~~~ 
employé ni autorisé à chercher ùe l'emploi sou terre clan une d'enfants. 
mine quelconque; et, sauf dans le cas des travaux de façonnement 
du mica, mùle jem1e fille ou femme ne peut être employée ni au-
tori ée à travailler aux ouvrages d'exploitation dans une mine 
quelconque ou ·sur se c1épencla11ces. 6 Ed. VII, c. 11, s. 192. 

158.-(1) Nul garçon âgé de moins de dix-sept ans ne peut Ht. eur~s1 de 
rava1 pour 

être employé ni autorisé à chercher de l'emploi sous tene clans garçons. 
une mine quelconque le dimanche, ou pour plus de huit heures 
clans une e1ùe et même journée. 

(2) Le temps pendant lequel lm tel garçon peut rester sous 
terre pour tra•ailler compte à partir du moment de quitter la 
surface jusqu'au moment d'y rnmonter. 5 Ed. YII, c. 11, art. 193. 

159. Le pror)riétaire ou ae:ent de toute mine doit e:arder dans on doit gar-
.._, .._, der un re-

un bureau à la mine, ou au bureau principal de la mine appar- g!stre <les 
tenant au même propriétaire clans le comté ou district où la mine ~f;i~s~s em
est située, un registre clans lequel il fera inscrire les noms, âge8, 
résidences avec date du premier emploi de tous les garçons n'ayant 
pas atteint l'âge de 17 ans qui traYaillent sous terre clans la mi11c, 
et doit produire ce registre sur la demande de tout inspecteur en 
tout tcmp!< raisonnable et lui permettre de l'inspecter et d'en 
prendre copie. Le chef immédiat autre que le propriétaire on 
agent de la mine, de tout garçon âgé cle moins dix-sept ans, avant 
de le faire pénétrer sous terre dans une mine, doit faire rapport au 
propriétaire ou agent ou à une pen1onne nommée par celui-ci à 
l'efîet qu'il est sur le point d'employer un tel garçon dans la 
mine. 6 Ed. YIT, c. J 1, R. 194. 

160. Lorsqu'il y a clan. une mine un puitR, plan incliné, Age et s~e 
l ' ' 11 · , , l . , des employes p an a ca) c ou lll\'eau pour penetrer clans a nunc on cornrnu111- préposés aux 

cl' t' ' l' t t " l J 't ' machines. quer une par 1e a au re e qu 1 y a CteR personnes YOI uree~ 
en montant, clescendant ou le long de ce puits, plan incliné, plan 
à câble ou niwan. an moyen cl\me machine qurlconque, treuil 
on chè1Tc, personne ne R<'ra au tori~é à l'Oncluirc cette machine. 
treuil OU chènc, OU Ù SC drnrgcr Cl"llllC partie quelconque chi rné-
can if:me corclages. chaînC's on poulies, antre qu'un incli1·irlu rln 
f:exr masculin âgé de non moins <le Yingt ans. T.orf:qne la ma-
chine, treuil ou chèYrc cf:t actionnée par nn animal, la, per;:;onnc 
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sous les ordres de qui le conducteur cle l'animal travaille sera con
sicliérée au sens de cet article comme responsable de la machine, 
treuil ou chène, et mù ne peut être employé pour conduire à 
moins d'avoir atteint l'âge de seize ans. 6 Ed. V1I, c. 11, s. 195. 

161. Dan le cas où une personne contreviendrait à hm des Amende pour 

t t . 1 . , ' d t 1 . , t . t l' t d' . !"emploi de qua re ar ic es qui prece en , e propne aire e agen une mine certaines 

seront égalenm.et tous le· deux coupables de violation de cette loi, ~~~~~~fr~~ent 
à moins qu' il ne soit prouvé que toutes les me iires raisonnables Il la loi. 

ont été pri es pour prérnnir cette contravention en affichant et 
faisant exécuter en autant qu'il est possible, les prescriptions de 
cette loi . 6 Ed. \ II, c. 11, . 196. 

162. Lorsqu'une mine a été abandonnée ou aue l'on a di - Les mines 
· ' 1 ;.,. 1 ·, · l . - abandonnées conbnue es w:avaux, e propnetaue ou ocataue et toute autre ou non ex-

. t' ' l 1 · ' l 1 · d · t ·11 ploitées doi-personne in ere. see c ans es m1neraux ce a mme OlVen ve1 er vent être 

à ce que l'ouvertur~ du puit et toutes les enh ées qui sont à la cloturées. 

surface cle même que ton le a1ltres fosses et excavation offrant 
quelque danger en raison de leur profondeur soient et restent clô-
turées avec sécurité ; et toute personne qui néglige de se conformer 
à cet article est coupable d'infraction à cette loi, et chaque puits. 
entrée, fosse ou autre excavation non ainsi clôturée sera considérée 
comme une contravention. 6 Ed. VII, c. 11, art. 203. 

RÈGLE:llE~T POUR LA PROTECTIO~ DES m NEl:JR 

Conservation des Explosifs. 

3. Il ne doit pas être ·on truit ni maintenu de poudrière pom Poudrière 
1 pour exp o-

la poudre, dynamite ou autre explosif à une distance cle moins si rs. 

de quaJ-re cents pieds de la mine et de usine ou d'une grande 
route publique sauf avec autoril:mtion écrite cle lïn pecteur; et toute 
poudrière de cette nature doit être constnùte avec de tels maté-
riaux et de telle façon qu'il n'y ait aucun danger d explosion pro-
venant d'une eau. e quelconque, et doit être soit située de façon 
à ce qu'il s'interpose une colline ou élévation de terrain plus 
éleYée que la poudrière enhe celle-ci et la mine et le usines, ou 
alors un rampart artific iel aussi éleYé que la poudrière et itué à 
non moins cle 30 pieds de celui -ci devra être intercalé de même 
façon. 

4. On ne doit })a mettre en réserve ous terre de pouclre Où l'on doit 
. . ' ' garder les ex-

dyn amite ou autre explosif pour une prov1s1on de plus de 2± plosi ts dans 

l d . t• "t' c 1 "f d . t 'tr une mine. 1e1ues ans une mine en ac iv1 e. es exp o 1 s 01ven e e gar-
dés , OIL clef clans cles boîte,· solic1ement fermées et, si 011 les dé-
gèle sous terre, cloiYent être maintenus clans cles parties inexploitée3 
cle la nüne, jamais ~ moin ' de cent piedB de di~tance d'une 
ligne de tramport souterraine, ni à moin de cent cinquante pied 
cle,- endroits où il i:;e fait cle forage et des autages, et doivent 
toujour. être ~ons la garde cl'nn préposé à cet effet ayant l'expé-
rience YouJue pour le, suneiller. 
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5. Les fusées, cap ule, fulminante , amorces électriques de Emmagadsl-f 
nemen t e u-

même que les articles contenant du fer ou de l ' acier ne doivent sées, <iapsules 
•t · ' J ] • l' •t 1 d l fulminantes, pa e re emmagasrne oans . e meme c epo que a pou re, c yna- etc. 

mite ou autre explosif, non plus qu'à une distance de moins de 
cinquante pieds de la poudrière, et doivent être déposées en lieu 
sûr. 

9. En chargeant les trous de sautage, on ne doit faire usage o~ ne doit 
fa11-.e usa2'e 

d'aucun outil ou tige en fer ou acier, et il ne doit être fait usage d'aucun outil 
de fer ou acier en aucun trou contenant des explosifs, et l'on ne ~~ie:e~n ou 
cloit pratiquer aucun fora(J"e dans les trous qui auront servi au chargeant les 

<: o trous. 
sautage, non plu qu' introduire aucun outil en métal au foncl cle 
tels trou:. (Tel que modifié en 1909 par 9 Ed. VII, c. 17, art. 3) . 

10. Une char12:e qui n'aura pas 1nis feu ne cloit pas être en- of u devra t 
~ aire rappor· 

levée mais doit être tirée; et dans le cas d'un tTOu de mine qui des coups de 
' "t "t' ti ' ' 1 fi cl' l ' l t •t ' mine ratés. n aurai pas e e re a a n une re eve, e con rema1 re ou mai-

tre cle r elève doit signaler le fait au chef mineur ou maître cle 
r elève en charge de l 'équipe de mineurs suivante avant que ceux-
ci ne commencent à travailler. 

11. Tous le trous de mine soit forés à la main ou à la mé- Dimensions · des trous de 
canique doivent être d'une dimension suffisante pour permettre mine. 
lïntroduction facile jusqu·au fond du trou d'un pétard ou d'un e 
cartouche de poudre, dynamite ou autre explosif, sans qu'il soit 
besoin cle l'enfoncer ,cogner ou pousser. 

12. Il ne cloit pas être fait usage cle poudre, dy11amitc ou 
autre explosif pour dynamiter ou briser du minerai, salamandre 
ou autre matière lorsque, en raison de l'état réchauffé clu minerai, 
salamandre ou autre matière, il y a quelque danger ou risque de 
provoquer une explosion prématurée de la charge. 

PARTIE X.-INFlRACTIONS, AMENDES ET POURSUITES. 

176. Toute per sonne qui 

( a) 

(b) 

(c) 

Prospecte, occupe ou travaille des terres de la Cou-
ronne ou des droits ·minier s pour min éraux sans l'e 
conformer aux dispositions de la présente loi ou de 
G Ed. YII, c. ] 1, S . 1 0;~ . 

De propos délibéré, détériore, modifie, en lèYe ou dé
r ange un poteau , pieu, piquet, ligne de démarcation, 
chiffre, in cription ou autre marque règlementaire 
quelconque, exi~tant ou faite sons l'empi re cle cette 
loi, ou 

De propos <l élihrré, arr ache, enclommagc, 011 défigure 
un aYis affiché par le propriétaire ou agent d'une 
mine, ou 

Exposé des 
infrac tions. 
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( d) De propos délibéré, entrave le commissaire ou un 
fonctionnaire quelconque nommé sous rautorité de 
cette loi dan l'exercice de ses fonctions, ou 

(e) Etant le propriétaire ou l'agent d'une mine, refu e ou 
néglige de fournir au commissaire ou à un fonction
naire quelconque le moyen nécessaires pour faire 
une inscription, in pection, examen ou enquête rela
tivement à une inine quelconque, d'aprè le di posi
tions c1e cette loi autres que celles de la partie IX; ou 

(/) Marque ou piquète illégalemmt en entier ou en partie 
un claim minier, claim de carrière ou claim de plac:er 
minier, ou une aire pour obtenir un permi de trnvail 
ou de forage, ou 

(g) De propo délibéré, agit en contravention de. disposi
tions de cette loi autres que celles cle la partie IX dans 
certain détail non encore exposé jusqu'à présent, ou 

( h) De propos délibéré, contrevient à l'une quelconque de 
clisp~sition de cette loi ou à de règlements établi:; 
sous l'empire d'icelle, à l'égard de laquelle contraven
tion il n'est imposé aucune amende; ou 

( i) Essaye cle commettre l\me quelconque des infractions 
énumé rées dans les clauses précédenteR. 

est coupable d'infraction à la présente loi et pas ible d'une Amende. 

amende n'excédant pa $20 pour chaque jour pendant lequel cette 
infraction est commi e ou se continue, et une fois condamné sera 
passible d'empr isonnement pendant une période de pas plus de 
trois mois à moins que l'amende et le frais ne soient payés clans 
lïnterrnlle. 6 Ed. YIT, c. 11, articles 103 et 209. 



CÉDULE. 

LOI DE MIKES D'ONTARIO. 

APPENDICE DES l<'ORMULES. 

Formule 1. P ermis de mineur. (Voir art. 23 (1) . ) 
3. Renouvellement de permis de mineur. (Voir art. 27.) 
4. Demande d'enregistrement d'un claim minier. ( V oir a rt. 59 ( 1).) 

10. Certificat d'enregistrement du piquetage d'un claim minier. (Voi r art. 64.) 
18. Avis d 'abandon d'un claim minier , etc. ( r oir article 82 (1).) 
22. P ermis de travail. ( r oir art. 94 ( 2 ) .) 
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(Armoiries.) 

LOI DES :IIINES D'OXTARlü. 

Formule 1. (Voir art. 23). 
Département des Terres, Forets et Jlines. 

Honoraire $ 
(Nom de l'endroit et dat~de l'émission) . 

191 
PERlliS DE )Il::--TEUR. 

Ce permis est délivré à appelé le permissionnaire, de la 
de contre paiement, à titre d'honoraires, 

de dollars, sous l'empire de la Loi des Jlines d'Ontario. et 
subordonn(lment aux dispo itions de cette loi. valide jusqu'il. et y compris le trente et 
unième jour de mars qui suivra la date des présentes, et n'est pas echangeable. 

Registrateur des :\Iines de la division minière. 

Souche de la formule 1. 

No. 
Nom de la division minière 
Nom du permissionnaire 
De 
Date de l'émission 

PERMIS DE MIN.EUR. 

Honoraires $ 

(Armoiries.) 

LOI DES nIINli:S D'ONTARIO. 

Formule 3. (Voir art. 27) . 
Jl1 inistère des Terres, Forets et ll iines. 

No. du permis renouvelé 
~o. du renouvellement Honoraires $ 

(Endroit et date de l'émiss·ion du t·enouvellement) 

RE:\'OU\ELLEMENT DE PEmns DE °MThTEUR • 

191 . 

Ce r enouvellement de permis de mineur No. 
teur des Mines de la divi sion minière 

délivré par le régistra· 
le 

jour de , 191 à de 
appelé le permissionnaire, est dél ivré au permissionnaire contre paiement de 

dollars i\ titre d'honoraire , sous l'empire de et subordonnément 
aux dispositions de la Loi des Mines cl'Ontario, renouvelle le dit permis jusqu'à et y 
compris le trente et unième jour de mars qui uivra la date des présentes et n'es t 
pas échangeable. 

Registrateur des )fines de la division minière. 

Souche de la formu le 3. 

RENOUYELLE)fE:\'T DE PERMIS DE Mnmun. 

Xo. du permis renouvelé 
Xo. du renouvellement 
Xom du permissionnaire 
Nom de la division minière 
Date de l'émis ion du permi s original 
Date de l'ém ission du renouvellement 

Honoraires $ 
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(Armoiries.) 

LOI DE :;\llXES D"OXTARIO. 

Formule 4. (Voir art. 59 (1).) 

Jlinistère cles T erres, Forêt s et Mines. 

DEMANDE D'ENREGIST REMENT DU P IQUETAGE D'UN CLAI:ll MI NIER . 

Au r egistrateur des Mines de Divi ion minière :-
Il est fait demande, par les présentes sous le régime des di spositions de la Loi 

des Mines d'Ontario d'enregistrer le piquetage d'un claim minier contenant 
a cres ou à peu près, se composant de l'ét endue indiquée par le croquis ou plan ci
joint et dont voi ci la description plu s détaillée : 

Les longueurs des contours du claim sont comme suit : 
Le nom du claim est 
Le poteau de découverte est situé à 
La découverte du minéral pr'écieux 

jour de 191 , à 
du permis de mineur No. 

pieds du poteau No 1. 
en place motivant ce claim a ét é faite le 

heures m., par dét enteur 

Le claim a été piqueté et les lignes fronti ères y ont été entaillées et blanchies 
le 

Le cla im 
demeurant à 

jour de 191 
a ét é piqueté et doit être enregistré au nom de 

, dont l'adresse postale est 
et lequel est dét enteur 
jour de 

du permis de mineur No. en dat e du 

minière de 
Dat e à 

jour de 

191 , délivré par le r egistrateur des Mines de la division 

ce 
191 

Nom du postu lant, Numéro d1t permis. 

R em arque. - Si le postulant n'est pas un résidant de !'Ontario, il faudra donner 
comme sui t le nom. la r és idence 0t l'adresse postale d'un représentant demeurant 
dans !'Ontario que l'on pourra assigner :-

On peut a ssigner lequel demeure à 
dans !'Ontario et dont l'adresse postale est 

(Armoiries.) 

LOI DES MINES D'ONTARIO. 

Formule 10. (Voir art. 64 ). 

Ministère des Terres, Forêt s et Mines. 
Numéro H onoraires $ 

CERTIFI CA T D'ENHEG I STR E MENT DU PIQUETAGE D'l:N CLAU[ MI:\'IER. 

présentes que .i ' a.i en ce jour délivré à de J e certifie par les 

en dat e du 
reg-istrat eur des )fine 
certi ficat mini er No. 
contenant 

, dét enteur du permis d'exploita tion 
jour de 

dC' la d ivisiotL mini ère de 

Ko. 
191 , (émi s par l~ 

), un 

Dat é à 
191 

, connu sou le nom de 
a cr es, plus ou moins. 

, ce jour de 

R egistra t eur cles Jl ines de la division minù're. 
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(Armoiries. ) 

LOI DES ~UNES D'ONT:ARIO. 

Ministère des Terres, Forêts et Mines. 

AVIS D' AB~DON D'UN CLAI~ illNIEB, E'.L'C. 

Au registrateur des Mines de la division minière de 

Je soussigné, détenteur du permis de · mineur No. décerné par le 
r egistrateur de mines de la division minière de , et 
proprietaire du claim minier No. , abandonne par les présentes tous mes 
intérêts dans le dit claim minier et vous autorise à enregistrer cet abandon dans les 
livres de votre bureau. 

Je demeure à , et mou adresse 
po.stale est 

Daté il • ce jour 
de 191 

N orn dii permissionnaire. 
Adresse postale dii pennissionnœire. 

Remarqiie.-S'il s'agit d'un claim de carrière, permis de travail ou permis de 
forage, on fera les modifications voulues. 

(Armoiries.) 

LOI DES MINES D'ONTARIO. 

Formule 22. {Voir art. 94 (2).) 

Ministère des Terres, Forêts et illines. 

No. Honoraires $ 

PERMIS DE TRA Y AIL. 

Conformément aux dispositions de la Loi des Mines d'Ontario et subordonnément 
il cette loi, il etit par les présentes, décerné il 
de d'étenteur du permis X o. 
en date de ce jour de 191 , délivré par le 
re!!Î~trateur des mines de la division minière de 
autori sation d'entrer eu possession complète, pour la prospection de 

Ullll 
minéraux de 
ur le croquh l'étendue composée de acres de terres, indiquée 

ou plan ci-joint, et dont voici la de cription plus détaillée : 
et d'y ex€cuter des travaux pendant une période de s ix mois il partir du joUJ· de la 
date des présentes, de même <]u'un renouvellement (s'i l y a lieu) dans les termes du 
renouvellement libellé au verso des présentes. 

Daté à • ce jour 
de 191 

Registrateur des }Iines de la division minière de 
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l\Ioos~ Lake mine .. 
action glaciai-

re à la. . . . . . . . . . . . 
l\Ioreau, mine . . . . . . . . . . 
l\Ioriot, J., prospection par .. 
Morogoro Mica Co. . . . 
Morri , l\I., propriétaire de la 

mine Kitty Lynch . . .. 
M01·tard, M., exploitation, can

ton Ea t Hull.. . . 

47, 

Munsley, mine . . . . . . . . . . 
l\Iurphy, A. . . . . . . . . . . . . . 77, 

" 1nine . . . . . . . . · · 
P., exploitation dans 

N. Burgess ........... . 
" P. and W., exploita-

tion clans le cant. de Bedford 
Murray, A., cristaux de musco

vite trouvés par, comté de 

138 
115 

130 

122 

125 
64 

279 
194 
136 
48 

90 

104 
173 
78 
77 

180 

15S 

Renfrew . . . . . . . . . . . . . . 202 
~luscov ite . . . . . . . . . . 15, 55, 194, 196 

analyse de . . . . . . . . 200 
produ ction canadi nne 

virtuellement nulle. . . 
caractéristiques de . . . 
conditions d'existence. 
pays producteurs de la 
C'n Canada . . ... . 
dans la province de 

30-1 
207 
1!)3 
213 
192 

408 

Québec. . . . . . . 194 . 
" endroits notables où 

on trouve de la . . . . . . . . 
production de la , en 

Afrique ......... . . . 
" production clans l'Inde 
" " atLx Etats-

l:nis.. . . . . 18, 

213 

46 
18, 27 

23, 42 

N. 
Natrolite .. 
Nellie and Blanche, mine .. 

" " à la 
scapolite. . . . . . . . . . . . 

K ellis, E. J . . . . . . . . . . . . 
" mine .. . . ....... . 

New-York and Ontario ~Iining 
Co .. . ........ . 

New-York :1Iica Co .. . 
Northficld, canton, emplacc-

04, 
288 

96 

20G 
07 
07 

14G 
201 

ments de mica .. . . 121, 13fi 
North Star, mine . ... 
1'\orvège, gisements de mica en 
Notre-Dame de· Anges, mica 

près de.. . . . . . . . . . . 

0 , 

O'Bri n and Fowler, usine de 
broyage de mica .. 

0'Rrien and Fowler, exploita

23 
53 

195 

311 

tion par, 60, 61, 62, 64, 82, 102. 113. 
114, 121, 106, l!J!J 

O'Brien, l\I. J.. . . 75, 76 
O'Connor, mine . . . . . . . . . . 190 
O'Hagan, James.. . . . . . . . . 74 
O'::\Teill, l\Ime J., terrain minier. 111 
Oak Ridge, mine.. . . . . . . . . 203 
Obal ki, M., notes sur la mine 

Lake Girard ........... . 
" notes sur les empla

cements du canton de Hull .. 
" notes sur les empla

cements du cant. de Portland. 
Ocre rouge, signalé à la mine 

Scott ....... . 
Old Adam , mine.. . . 
Olivine .... . .... . 

a ociée au mica. 
Onslow, North, canton, gisement 

de mica .... . ...... . 
Ontario, prov. d'., gi ements de 

mi ca dan la ......... . 
Oriole, mine.. . . . . . . . . . . 
Orser, S. H., travalLx d'exploi
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110 
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76 
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201 
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tation dans Bedford. . . 156. 161, 162 
travaux d'exploita

tion dans Loughborough. . . . 
Orthi~ .... . .... . ..... . 

" trom'ée dans Huddersfield 
Orthoclase. . . . . . . . . . . . . · 
Oso. emplacements miniers dans 
Ottawa. comté cl', emplac'ements 

de mica ............. . 
cri emcnts de mica blanc 

au no~·cl cl' .. 
Ottrelitc . . 

P. 
Pacifie Guano and Phosphate 

Co .. ..... . .. · · · · 
Paddcn. Jam<>s. mine de mica. 
Pai ley, J. K., travaux d'exploi

tation par. . . . . . . . . . . . 

146 
288 
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163 
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Palmerston, canton, exploitation 
d'un gisement de mica.. . .. 

Papineauville Lumber Co .... . 
Paquet, mine ..... . .. . . 
Paragonitc . . . . . . . . . . . . 

" analyse de . . . . . 
endroits notables où 

elle se trouve. . . . . . . . 
Parker, mine, hornblende à la . 

" " olivine à la. 
vV., mine de mica, can

ton Bigelow.. . . . . . . 
P ear son, mine. . . . . . . . 
P egmatite, dykes de, à la riviè

r e Watshishu . . . . . . 
• dykes de, contenant 

des gisements de mi ca .. 
" filons de, sur la ri-

vière aux Canards .. 
Pcnnsylvania F cldspar Co . . 
Père Guay, mine du .. 
P éri st éri t e. . . . 

trouvé avec le mica . 
P erkins, A . . .. 

" J. vV .. 
1., extraction du mi ca, 
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i3 

1:16 
'.:!'.J7 
209 

214 
287 
288 

6G 
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195 

194 

195 
245 
124 
247 
198 

73 
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dans Templeton.. . . 68 
P crthitc.. . . . . 247 
Pctawawa rivière, g isements de 

muscovite sur la . . . . 202 
Phlogopite, analyse de.. . . 211 

" meilleure variété pour 
usages électriques. . . . . . . . 55 

" connue dans le com-
mer ce sous le nom de mi ca 
ambré. . . . . . . . . . 230 

mi ca, 17, 23, 59, 139, 
168, 20 28!) 

la iteuse, se trouve à 
la mine Laccy. . . . . . . . . . 231 

" pas de production aux 
Etats-Unis.. . . . . . . . . 42 

endroits notahles où 
elle se trouve . . . . . . 215 

production en Canada 18 
approv isionn ement 

n::ondial de. produit en Canada 213 
Phosphate assoc ié au mica, 15, 

125, 15-l, 155, ](j(i , l(i7 , 168, 180, 191 
Phosphate il la mine King ... GS, G!J, 9-t 
Pi chette, P. , exploitati on de mi· 

ca par .. . . . . . . . . . . . . . . 6.J. 
Pikc Lake, mine . . . . . . . . . . 181 
l'inite, produits cl"al térat ion res-

scmhla nt il la mu scovite.. 233 
Pitch-bl<> nd <'. Voir Uraninite. 
Plumhoniobitc.. 50 
Plummer, \\'., exploitation dans 

S. Burgess . . . . . . 188 
P oly lithioni te, analyse de.. 210 
Pontbriand , canton de , afncur<'-

ments de mica dans Il'.. 105 
Poole. \Y., propriété minièrl'. 

ca nton d<' Bedford.. lGl 
Portland , panton, mica dans k . 

60 . I G-L 199 
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Portland West, canton, empla· 
cements miniers .... . . 

Post mine . . .. . ........ . 
Poupore, J. W. . . . . . . . . . . 

" mine . . ......... . 
Powell and Brem1an. . . . . . . . 

and Clemow, travaux 
sur la mine K earney. . . . . . 

" and Haycock, exploita-
tion du mica. 

and McVcity, exploita
tion par, canton lawood.. . . 
" W., exploitation par . . . 

Prelmite. . . . . . . . . . . . . . 
Priestly, mine . .. .. . 
Primos Chemical Co .. 
Pritchard and Brock, exploita-

tion par ...... . . 
" and Sparks 

Prog ressive Min ing Co .... 82, 
Proudfoot, canton, gr o cr ist a ux 

trouvés dans le. . . . 
Prudhomme, J., emplacement 

de mica dans le canton Port-
land W est . .. . ..... . 

Prudhomme J ., exploitation du 
mica dans Templeton .. 

Pulla n, :M., exploitation du mica 
Pyrite .......... ... . . . 
Pyrites associées au mi ca, 131, 
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60 
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133 
115 
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132 
216 

133 
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84, 105 

203 
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159, 168, 170, 177' 189, 
Pyroxène .... 

HJO 
2!) :2 
2!)5 P yrrhotite. . . . 

Q. 

Quartz associé au mi ca . . ... 229, 2!)5 
astéria ou " quartz éto ilé" 198 

Quéhec, province de, gisements 
dr mica dan s la .. 50, 194' 

R. 

Radium, présc>nce de. da ns le 
canton de Vi llencuve.. . . 
" accorn pag né de clévéi te 

clans le canton De Salles. 
Hain\Jow, GeorgL', propri été mi-

nière ....... . 
Haî nvi li e, J . . 

" 111ine .. 
Ramsay, D. a11d T .. mine d<' mi ca 
11c·anwr and Rolliday , min e dc• 

nii ea, Loughhorough .. 
" " " ex ploitation 

clans h> canton de P ortland .. 
Hcd mond, J .. min e> de mica, can· 

ton de Portland . . . . . . . . 
Rel'd and Tiarton , <> mploi du 

mi ca hroyê pour faire des 
mouh·~- . 

RL•id. C., exploitat ion par .. 
Rl· ns::-..(\hH•ri te. . . . . . . . . 
H!',\"IJOld~ .. famP~.propriétairt• de 
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Richard, D., exploitation par. . 5!J 
Ricbarcl~ou and Elle_rbeck, pro-

pnéta1res de la mme Baby. . 150 
" " " gisement 

de "mica attaqué par. . . . 2ïS 
mine.. . . . . . . 246 

G., exploitation de 
pho phate par . . . . . . . . 156 

" Jas. and Son, tra-
vaux d'exploit. dan Lough-
borough.. . . . . . . . . . . . . 164 

Richer et Cie., prospection par. 137 
Ries, Dr H ., analyse de felds-

path.. . . . . . . . . . . 246 
Ripley, D., exploitat ion dans 
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Ri pou, canton de, emplacement 

de mica dans le . . . . . . . . 138 
Ritchie, John, sr., mine de mica, 

S. Sherbrooke. . . . 184 
Roberts, J. H., mine de mica 

dans Loughborough.. 15-l 
Robertson, G., prospection par. 10! 

" H ., exploitati on par. l Hi 
::'.IL G., exploitation par 110 

Robison, W. and D., mine de 
mica, canton de Bedford.. 160 

Robitaille, L . A., propriétaire de 
la mine Moreau. . . . . . IO ·l 

M., exploitation par. . 88 
Rogers, A., mine de mica, can-

ton Bastard.. . . . . . . 101 
J., exploitation dans X. 

Burgess .. . . . . . . . . . . . . 16.5 
" McCracken and LC'wi s.. 63 

Hoscoélite.. . . . . . . . . 209 
analyse de.. 216 
endroits notables où 

!'lie se trouve . . . . . . . . 216 
Routhier, Dr., C'xtraction du 

mica.. . . . . . . 81, 83 
Mining Co. 7G 

Ru ssell, J., minP de mica, X. 
Rurg!'s. . . . . . . . . . . . . 180 

Russie, gisements de mica c•n. 55 
Rutile. . . . 2!hl 

cause de l'astéri sme dan 
lf' mica.. . . . . . . 22~ 

Ryan, min e. . . . 136 

S. 
Rt-Louis, ::'.II.. mine> dl' mi ca.. üG 
Sagu(•nay, r égion du, n'nfennc 

h•s 11willeurs gisenwnts de mi-
ca hlanc. . . . . . . . l!l2 

Ramar8kit<', analYK<' dl' . . . . . . 201 
Ranci Lak<•. mim•".. . . 187 
Ra!-5katclil'wan, g i8l' llH'nts de n1i-

ra Pn .. ....... .. . 
RauKBin' ck. opinion au $Uj et du 

mira .. . ....... . . 
~axt.'. :,..:· i ~l'llH'nt · clP 1nica en. 
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ScapolitP . . . .:n.'i. 2!lii 

·' dan8 lkclfonl .. . . J.5fl , 161 
Hudtl ,'rsfiekl. 13 l 
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Scapolite dans Litchfield .. 135 
N. Burge s.16 , 173, 
Thorue .. 
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135 

' 290 
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Sc}~orl. . . .. _. . . . . . . . . . . . 24 
assoct t? avec la muscovite 

Scott, H. K., notes sur le aise
ments de mica au Brésil " 
;; :'lüchacl. . . . . . . . : : · · 

mme.. . . . . . ... 
Scriven and \\'l1itc, mine. ·. · .. 

erpenti ne a sociée au mica 
" cr istaux de mica cÎa;1~ 

la ...... . ...... . .. . 
Serré, Antoine, terrain minier. 

canton de Blake ' 
Sewell and Smith, ~~pi~it;;ti~ 1; 
, dans )i. Burgess. . . . . . . .173, 

Seybold, mine. . . . . . . . 
" i>I., exp loitation l~~r:: 2, 

hepherd, E. G., breveté pour 
une mach.ll1c pour le fa~on
ncment du mica 

'heppard, :'IL, expl~ i.taÙ~n; .can
ton Palmer ton 

Sherbrooke ud, ~~ntt;n. ;le; ·e~~ 
placements de mica.. . . . . 

Sicarel, Dr., propriétaire de la 
mine Cameron 

i Ils-Eddy Co. . : : .· .· ." .· . · · 
ilver Queen, mine . . . . . : : : 167 

" " " hornblende à la ' 
keacle, Paul and :'IIcVeity .... 

'Joan, ::11., exploitation dans 
, Loughborougb . . . . . . . . . . 

• ophia, mine .. . . . . . . . . . . 
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202 
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Smith a nd Lacey, travaux d'ex
p.loitation .. . 115, 14!l. 152, 155, 202 

Sm ith, E., exp loitation dans 
Bedford ........... . 

153 
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" ·· exploitation dan N. 
157 

Burgess ........... . .. 16ï, 175 
repré entant Dom. 

Imp. and Dev. Co. . . . . . 
·· Edwanl, exploitation p~;. 

J. and Co., mine Lacc>y at
taquée par.. . . . . . . . . 
'· J., n1inc de n1i ca, ~ .... . 

Cro by ............. . 
' · mine. Yoir mine Jubile('. 

R. II., contremaître à la 
min e J"acey . . . . . . . . . . 

165 
7i 
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1 G 

in 
·· T . J ., mine de mi ca, X. 

BurgPss .......... . ... 16 173 
\\·., mine dl• mi ca .. ï 
'· exploitation d'une 

mine clans Tcmp!Pton. . . . . . 
fimythc. (L, Pxploitation dans le 

tan ton Portland .. 

87 

16·! 
J .. mim• dl' mica, ca n·

ton !IP Redfonl. . . . . . . . . . 
f'nook and Frel'man. mine de 

mita. ca nton l'()t1"'hbo1·ouo-h 
Rnow. ::IL. <'xploitati~n par-~ . ·. 
Rnowhall, R. expl oitation de 
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l lfl 
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Snyder, R. A. Voir Heard. 
Spécularite .. . . . . 297 
Spe sarite associée au mica ... 197, 286 
Sphalérite. . . . . . . . . . . . 298 
Sp hène, minéral accessoire près 

des gi ements de mica. 
Spi nelle. . . . . . . . 
Spokane Mica Co. . . . 
Star Hill, mine . . 

" Mining Co . ... 
Stéatite . . 

s ignalée à la mine Scott 
.St epheus, T. , exploitation de 

mica, canton Cawoocl. . . . . . 
Stevenson, A. vV., mine de mi ca 

" J., exploitation dans 
N . Burgess .. .. . . ... . 

" n1inc .. ... . 
Stewart, J ohn, exploitation de 

mi ca.. . ... .. . . 
Neil, propriétaire de 

la mine Wilson .. 
Stoness, J. and J., exploitation 

dans le canton Bastard. 
" ex1)loitation 

dans le canton Bedford .. 
min e .. 

Storrington, emplacements de 
mica dans 

Swan, J., ex1J loitation par .. 
Sweency, John , propriété min é

ra le. . . . . . . 
Sydenham ::\1ining Co., exploita-

tion clans Loughborougli . . 
Lynch, Dr., min e de mi ca clans 
Xorthfielcl. 
Ryrol ite, pouva nt être substi

tuée au mica 

T. 
Tableau de la production an

nucllP du mi ca au Canada . . 
pui ssance di élect ique 

de ce rtains mi ca. 

81, 

du mi ca .. . . .. .. 314, 
distribution du mica 

ind ien .. 

ca nad ien expor té 
exportat ion du nli ca 

indi en . . .30, 
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298 
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174 
82 

298 
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133 
69 

167 
87 
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191 

158 
162 

155 
111 
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302 

25 

47 

316 
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26 
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canad ien. 2.; 
importation du mi ca 

aux Etats-l- ni s. 45 
stat ist ique cl<' la ma in -

d'œn\Tt' dan~ lt\~ n1i1H'S in-
dil'ntH'~ . . 34 

prix du mi ca en l!lll. ·-1.3 
production du mi ca 

dans l'A friqn <' ori entale alk-
1nandP. 50 

prod uction dn mica 
dans l"Afri c\lt C Oriental<' a ux 
Eta t s-l-nis p~ndani 25 ans. . 43 
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Tableau, production provinciale 
dans l'Inde. . . . . . . . . . 2!) 

valeur de 
tion du mica. 

la produc-

production mondiale du 
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~~.. .. .. . . .. ~ 

Tadoussac, canton de; g isements 
de mi ca clan s le. . . . . . . . HH 

Taggart and Arnold, exploita-
tion clans le canton N. Crosby 187 

mine. Voir Lac Bobs . 
T., exploitation dans le 

canton de Bedford.. . . . . . . 161, 162 
Talc. Voir Stéatite. 
Tamo Lake, mine . . . . 62 
'languay, 1\1., propriétaire de la 

mine Tarbutte . . . . 68 
Taylor and l\IcVeity, exploita-

tion de mica. . 67 
J. S., propriétai re de la 

mine Cameron . . . . . . . . . . 62 
Tceples, C., t errain minier, can-

ton Blake. . 120 
Templeton and North Otta wa 

l\lin ing Co.. . . 75, 81, 82 83 
Temp leton and ~orth Ottawa 

Phosphate Co. . 6S 
'Iemp lcton, canton , ext ract ion 

de mi ca dan s Je.. 67 
Tétrault, l\f., exploitat ion par. 5\J 
Tett, Bros., exp loitation dans 

Bedford. 160 
Thayer, Allan, exploitat ion par, 

canton de \Yrig ht.. . . . . 1211 
Th ibert, John , propr iétaire de 

terrain minier . . !)9 
Thompson and 1\oonan, exploi-

t ation clans :K. Burgess. 169 
" Donnelly and Gem-

mC'll, explo it . dan s ~. Burgess li-b 
" M., mine de mica. !J -l 

Thorne. canton, Pmplacl'mc11ts de 
mi ca dans le .. 13 .ï 

Titanite . . . . 249, 274, 275, 2!JS 
To pograp hi e ti c la r i'g ion onta-

ri enn c du mi ca . . . .130, 238 
et Géoloo·ie tlc's tcr-

rai ns de m ica .. " 237 
de la région dl' mi ca 

dans Quéhl'C. . 237 
Toronto ::\li ca ::\lanufacturing 

Co .. 130 
Tourmaline assoc irc a u mi ca.44. 

194, 197. 19!), 201, 22!) . 2~8, 
T ovt' l. Dr. , n1in P dt· nlÎ <:a, c:a n-

ton Oso. . . . ... .. · 163 
Trnvcrs<·llitc .. 
Trc' 111 o li tl' as~oc i fr a u mica. 
Tronsd al<' , .J. \\".. locata in• 
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de 
la Ill i ne Lac<·y. l+l 

h· 1Ta i11 1ni11i er , 
Lough horougli. . . . 1-!!:l, 1.33 

Tully a nd \\ïbon. exp lo itat ion 
dans ~. Burgess 1 iO 
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" associée au mica .49, Hl7, HJ!) 
dans la mine Leduc.. 199 

V. 

Valentine, mine 203 
Vanadium.. . . 21G 
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Vavasour, mine ...... .... 24, 97, 98 
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Walchner, B., breveté pour une 
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\\'atte rs, T. J. , exploitation d L 
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W. J., mine de mica 
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mateurs cle mica canadien .. 

. " E lectric Co., gise-
ments de mica travaillés par 
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Williams and Adams mine de 
mica dan Bedford.'. . . . . . . 
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Greene, mine de 
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