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A MR. ALFHED R. C. SELWYN, LL.D., F.R.S., F .G.S., 

Directeur de la Commission géologique et d'Histoire naturelle du Canada. 

1HoNSIEUR,-J'ai l'honneur de vous soumettre mon rapport sur l'ouvrage 
fait dans le laùoratoirn de la Commission durant l'exercice terminé le 31 
août 1885. :El ne comprend que les analyses et examens que j'ai cru de 
nature à offrir un intérêt général. Ainsi que vous le verrez, je me suis 
surtout occupé de l'examen des minéraux, etc., qui pouvaient avoir 
quelque valeur industrielle. 

Sur le travail dont il est rendu compte, les analyses 3, 4, 5, 6 et 8, le 
essais 6 à 13 inclusivement, et l'examen 2, sous l'en-tête J,finéraux diverli 

ont été faits par mon aide, l\'[r Frank D. Adams. 

J 'ai l'honneur d'être, 

Monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

G. CHRISTIAN HOFFMANN. 

ÜT'l'AWA, 31 août 1885. 
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HOUILLES E'l' LIGNITES. 

[Ceci fait suite au compte-rendu précédent sur ce sujet, Rctppoi·t des 
Opérations, 1882-83-84,-Rapport M. J 

Les corn bustibles dont il est ici question proviennent tous, à l'exception 
clu no 49, du territoire du Nord-Ouest. 

38.-LIGNITE.-De la mine de la Compagnie des Mines de houille et de Lignite de la 

Transport de la Saskatchewan (mais nous n'avons pu constater de ~~i~atchewan 
quelle partie précise de l'exploitation), Saskatchewan Sud, rive nord, 
à sept milles à l'ouest de Medicine-Hat. Filon principal. Filon 
d'environ cinq pieds de puissanc·e. Position géologique-Crétacé, 
formation de la rivière du Ventre. Reçu de D. B. vV oodworth, 
écr., M. P. 

Structure feuilletée assez grossière-médiocrement compacte; à 
l 'exception d'une couche, ce lignite présentait partout une apparence 
générale de grande uniformité de texture, de couleur et d'éclat; il 
contient çà et là une couche interstratifiée de charbon minéral, ainsi 
que de minces plaques de gypse et de nombreuses petites agrégations 
cristallines de pyrite ; il renferme aussi une grande quantité de résine 
jaune-citron, parfois jaune-brunâtre, subtransparente a transparente, 
principalement en petites parcelles disséminées dans la substance ; 
couleur noir-grisâtre; éclat résineux; cassure inégale ; a part les cou­
ches de charbon minéral, ne salit pas les doigts; poudre noire, avec 
une légère teinte bleuâtre: elle communique une couleur brun-
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rougeâtre foncée à une solution bouillante de potasse caustique. La 
couche dont il est question plus haut comme ayant une apparence 
générale différente du reste du spécimen avait en moyenne, dans un 
fragment qui pesait quinze livres, sept huitièmes de pouce d'épais­
seur; la matière qui la composait était très compacte, montrait, 
quoique faiblement, une• structure ligneuse délicate, avait une cou­
leur noire, un éclat résineux, et une cassure conchoïdale. Cette 
bande était enduite de chaque côté par une couche de charbon 
minéral médiocrement épaisse, mais fortement adhérente. Elle parai­
trait composée de la partie la plus solide-tronc ou branche-de 
quelque matière végétale dont provenait le lit de lignite. Ce lignite, 
lorsqu'il a été reçu, était passablement dur et ferme, et il est resté 
tel pendant quelque temps; mais étant resté exposé à l'air, il s'est 
plus ou moins fendillé, et, en conséquence, est deYenu un peu 
plus tendre. 

Des analyses par carbonisation lente et rapide ont donné :-

Eau hygroscopique ..... .. .......... . 
Matière combustible volatile .. 
Carbone fixe ................... . 
Cendre ................ . 

Carbonisation 
Lente. Rapide. 
19'90 . . . . . . 19·90 
30 '88...... 33·33 
4<1:03. . . . . . 41'58 
5·rn .. . 5·rn 

100·00 

Coke, pour cent............. . . ......... 49·22 
Proportion de la matière combustible 

volatile relativement a u carbone fixe. 1: 1 ·42 

100·00 

45·77 

1: 1·25 

Il donne, tant à la carbonisat10n lente que rapide, un coke inco­
hérent; les gaz dégagés pendant la combustion brûlaient avec une 
flamme jaunâtre, faiblement lumineuse, presque sans fumée. La 
cendre a une couleur jaune-bleuâtre : à une chaleur rouge-vif, elle 
s'agglutine légèrement; à une chaleur rouge très intense, elle devient 
frittée. 

Lignite de la 39.-Lignite.-Subséquemment à l'examen du spécimen précédent, un 
Saskatchewan . 
Sud. autre échantillon du lignite de cette mme fut reçu pour analyse. Cet 

échantillon avait été pris clans la galerie no 6, à 320 pieds de l'ouver­
ture. Il était accompagné de la note suivante: " La houille clans 
toutes les galeries de cette mine est toute à peu près du même carac­
tère; il y a dans la partie supérieure du filon une bande de houille 
de quelques pouces d'épaisseur, ressemblant à la houille perroquet. 
J'en envoie un spécimen avec l'autre." 

La matière qui constitue ce qui est ici appelé une bande clans la 
partie supérieure du filon n'était pas toute de même caractère. Une 
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partie répondait très bien a la description de la couche mentionnée, 
a propos du spécimen précédent, comme différant en apparence géné­
rale du reste de ce spécimen, mais le reste présentait, quoique d'une 
manière assez indistincte, une structure lamelleuse très fine, était 
compacte, avait une couleur noir-grisâ.tre, un éclat résineux, et une 
cassure inégale, parfois imparfaitement conchoïdale. 

La description faite du spécimen précédent et les remarques faites 
a son sujet s'appliquent également a celui-ci, et sa composition, comme 
on le verra, n'en diffère aussi que très peu. 

Des analyses par carbonisation lente et rapide ont donné :-

Carbonisation 
Lente. Rapide. 

Eau hygroscopique ..... . ............. . . 20·54. . . . . . 20·54 
Matière combustible volatile . .... .. . . . . 29•94... 33•26 
Carbone fixe . .. . . ... . 44'47 . . . . 41 ·15 
Cendre ... 5·05.. 5·05 

100·00 

Coke, pour cent........................ 49·52 
Proportion de la matière combustible 

volatile relath-ement au carbone fixe. 1 : l '48 

100·00 

46•20 

1: 1•24 

Le caractère du coke, la coulfmr de la cendre, et l'effet de tempé­
ratures élevées sur cette dernière, étaient exactement les mêmes que 
pour le spécimen précédent. 

.Analyses. 

40.-Lignite.-De Hay-Flat, Montagne-de-Bois, a dix milles et demi a Lignite de 

l'est du poste de la Montagne-de-Bois. Filon de six pieds de puis- ~~~-t~~~è-de­
sance. Position géologique - Laramée. R ecueilli par :Mr R. G. Bois. 

McConnell. 
Structure pour la plupart lamelleuse, médiocreruent fine, mais il 

contient cependant une couche assez épaisse et de forme irrégulière 
d'une matière dense, et aussi, plus immédiatement associée a cette 
dernière, quelques minces filons d'une substance de couleur brun­
chocolat terne-passablement compacte; couleur noir-grisâtre ; éclat 
subrésineux ; cassure inégale; la matière dense a une couleur noir 
pur, un éclat résineux a vitreux, et une cassure plus ou moins 
conchoïdale; ne salit pas les doigts; poudre brun foncé, inclinant au 
noir-brunâtre : elle communique une couleur rouge-brunâtre foncée à 
une solution bouillante de potasse caustique; par son exposition à 
l'air, il devient un peu fendillé et par conséquent plus tendre. 

Des analyses par carbonisation lente et rapide ont donné :-

Carbonisation 
Lente. Rapide. 

Eau hygroscopique..................... rn·73.. . ... 13·73 
Matière combustible Yolatile. ...... .. . 36·22..... 38·91 

.Analyses. 



Lignite de la 
crique aux 
Renoncules, 
rivière aux 
Arcs. 

Analyses. 

M COMMISSION GEOLOGIQUE ET D'IlISTOIRE NATURELLE DU CANADA. 

Carbone fixe .... 
Cendre .... 

'. ... . ..... . . . . . . . 41"23. ' .. 
. . . . . . . . . . . . . . s·s2 . .. 

100·00 

38"54 
s·s2 

100·00 

Coke, pour cent...... . . . . . . . . . . . . 50·05 . 47"36 
Proportion de la matière combustible 

volatile relativement au carbone fixe. 1 : 1 ·u 1 : 0·99 

Il donne, tant a la carbonisation lente qu e rapide, un coke inco­
hérent; les gaz dégagé> pendant la combustion brûlaient avec une 
flamme jaunâtre, légèrement lumineuse, presque sans fumée. La 
cendre a une coule•ll' gris-brunâtre clair : elle ne s'agglutine pas à une 
chaleur rouge-vif, mais a une chaleur rouge très intense, elle forme 
une massé scoriacée. 

41.-Lignite.-D'un puits creusé sur la berge de la crique aux Renon­
cules ( Growfoot), à environ cinq milles de son confluent avec la 
rivière aux Arcs, section 7, township 22, rang xx, à l'ouest du 4e 
méridien principal. Profondeur du puits jusqu'au fond de la houille, 
135 pieds. Filon de neuf pieds de puissance, arnc deux nerfs 
schisteux de douze et trois pouces respectivement. Position géolo­
gique-Laramée. 

[Les spécimens nos 12 et 14 du rapport préeédent-Rapport des 
Opérations, 1882-83-84, pages 24-26 l\l-provenaient d'affleurements 
naturels du même filon, le premier se trouvant a environ huit milles 
et le dernier a environ six milles au sud du puits.] 

Structure lamelleuse assez fine-corupacte; il s'y trouve interstra­
tifi.é des couches lenticulaires, plus ou moins isolées, d'une matière 
dense, noir-poix, très lustrée, et ça et la u.ne couche de charbon miné­
ral; éclat suhrésineux a résineux; montre des plans de clivage bien 
clistinct.s ; couleur noir-grisfttre a noire, celle de la poudre, noire, avec 
une faible teinte brunâtre : elle communique une couleur rouge-bru­
nâtre foncée a une solution bouillante de potasse caustique; a part 
les couches de charbon minéral, ne salit pas les doigts; devient légè­
rement fendillé par l'exposition a l'air, mais est en somme passable­
ment dur et ferme. En apparence il ressemble à quelques variétés de 
houilles du système carbonifère. 

Des analyses par carborâsation lente et rapide ont donné :­

Carbonisation 

Eau hygroscopique .......... . 
Matière combustible YO!atile ..... ... .. . 
Carbone fixe. . . ................. . .... . 
Cendre ...... . 

Lente. Rapide. 
10·35. . . . . 10·35 
30·97' ... ' 34·40 
43"04 . ..... 39•61 
15 ·64. . . 15 ·64 

100·00 loo·oo 
Coke, pour cent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58·68 
Proportion de la matière combustible 

volatile relativement au carbone fixe. 1 : l "39 

55·25 

1 :1·15 
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Il donne, tant à la carbonisation lente que rapide, un coke incohé­
rent; les gaz dégngés pendant la combustion brûlaient avec une 
flamme jaune, lumineuse, légèrement fumeuse. La cendre a une cou­
leur gris-brunfLtre très pâle : exposée à une chaleur rouge vif, elle ne 
s'agglutine pas ; à une chaleur rouge très intense, elle devient légère­
ment frittée. 

42.-Lignite.-Sur une branche de la rivière aux Saules ( Willow Creek), ~~;:\:.~e~i~a 
à six milles au sud-est de la tête de la montagne, collines de Cyprès. 

1
Sauleds, Ccol· 
mes c r· 

Filon de quatre pieds de puissance. Position géologique.- Laramée. près. 

Recueilli par Mr R. G. IcConnell. 
Structure lamelleuse fine-passablement compacte ; il contient çà 

et là une couche de charbon minéral interstratitiée ; couleur noire; 
éclat, suùrésineux à résineux ; cassure inégale; poudre noire, a1·ec 
une faible teinte LrunfLtre: elle communique une couleur brun-rou­
geâtre foncée à une solution bouillante de potasse caustique; lorsqu'il 
·est exposé à l'air, il se délite et tombe en morceaux. 

Une analyse par carbonisation rapide a donné:-

Eau hygroscopique.. . . .......... . 
Matière combustible ,·olatile ...................... . 
Carbone fixe .. .. ................ . .. .. . 
Cendre .. . . 

16•3ï 
35·5s 
37'23 
10·s2 

100·00 

Coke, pour cent............................... . . . . 48·05 
Proportion de la matière combusLible volatile rela· 

tivement au carbone fixe ............. . ....... .. 1: 1·05 

Il donne un coke incohérent; les gaz dégagés pendant la combus­
tion brûlaient avec une flamme jaunâtre, faiblement lumineuse, sans 
fumée. La cendre a une couleur gris-verdâtre pâle : exposée à une 
chaleur 'rouge vif, elle ne s'agglutine pas, mais à une chaleur très 
intense, elle se fond en une mas. e vitrifiée. 

Analyse. 

43.-Houille lignitique.-Du Yersant nord de ln, crête de la Rivière-de- Houille ligni· 

Lait, à un mille et demi à l'est de la coulée aux Fossiles. Filon de ~~~i; g~J: 
cl . . l . p l cl l fil . . l R1v1ère-de· ix-hmt pouces ce pmssance. ro ongement su c u on prmc1pa Lait. 

des Bancs de Charbon. Position géologique-Crétacé, base de pierre. 
Recueilli par le Dr G. JYI. Dawson. 

[Cet affieurement du filon principal des Bancs de Charbon se 
trouve à trente-trois milles des Bancs de Charbon, dans une direction 
sud-sud-est, tandis que celui de la rivière Sainte-Marie est à une 
dizaine de milles a u sud des Bancs de Charbon. (Voir description des 
spécimflns rras 26 et 27 du rapport précédent, 1882- 3-8±, pp. 35-36 
M.) Le spécimen no 26 avait été pris clans la galerie (mais on n'a 
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pas dit a quelle distance de l'entrée) ;}Ommencée durant l'été de 1882 
a la mine de Sheran, qui se trouve sur la rive gauche de la rivière, 
aux Bancs de Charbon, la mine de la Compagnie de Houille et de 
Navigation du Nord-Ouest (mine Lethbridge) étant située du côté 
opposé. Le spécimen no 27 venait de la rivière Sainte-Marie. Puis­
sance du filon a l'endroit indiqué, trois pieds huit pouces.1 

Structure lamelleuse assez fine, passablement compacte ; couleur 
noir-grisâtre, presque noir pur; éclat résineux ; entre0oupé de nom­
breuses couches minces de calcite et de pyrite ; ne salit pas les doigts ; 
poudre noire, avec une teinte brunâtre : elle communique une couleur 
brun-rougeâtre à une solution bouillante de potasse caustique ; ne se 
fendille pas facilement par l'exposition a l'air, et l'on peut dire, en 
somme, que c'est. une houille ferme. 

Des analyses par carbonisation lente et rapide ont donné :-

Eau hygroscopique . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Matière combustible volatile .. 
Carbone fixe. 
Cendre .. . 

Carbonisation 
!,ente. Rapide. 

5•58. . . 5·53 
31•81. ..... 37"77 
55 •81..... . 49•85 

6•80. 6•80 

100·00 ioo·oo 

Coke, pour cent . . . . ... . . . . . . 62·61 56 '65 
Proportion de la matière combustible 

"l"olatile relativement au carbone fixe. 1 :l ·ï5 1 :1·32 

Il donne, a la carbonisation lente, un coke incohérent, mais a la 
carbonisn.tion rapide, un coke légèrement fritté; les gaz dégagés pen­
dant la combustion brûln.ient avec une flamme jaune, lumineuse, assez 
fumeuse. La cendre a une couleur brun-rougeâtre pâle et sale : 
exposée a une chaleur rouge vif, elle s'agglutine légèrement; a une 
chaleur rouge très intense, elle forme une masse plus ou moins 
scoriacée. 

Roui.Ile du col 44.-Houille.-Du col du Nid-de-Corneille, montagnes Rocheuses. Filon 
du Nid-de-Cor- cl .1. F.l , cl · ' cl" l · p · · neille, monta- u nu ieu. i on oe eux prncts ix pouces ce puissance. osit1011 
~h~~;;~: géologique-Crétacé. füicueillie par le Dr G. M. Dawson. 

Structure lamelleuse fine, mais les lignes de stratification son.t 
cependant presque effacées-compacte; couleur noire ; éclat vitreux; 
dure et ferme ; cassure inégale; ne salit presque pas les doigts ; 
poudre presque noire : elle communique une couleur jaune-brunâtre a 
une solution bouillante de potasse caustique; résiste a l'exposition a 
l'air; en apparence ress'lmble beaucoup a quelques variétés de houilles 
du système carbonifère. 
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Une analyse par carbonisation rapide a donné:- Analyse. 

Eau hygroscopique...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1·s2 
Matière combustible volatile. . .... . . . . . . . . . 24·55 
Carbone fixe .. . ... . 
Cendre .. ... 

51 ·22 
22"41 

100·00 

Coke, pour cent............ .. ..... . ........ 73·63 
P roportion de la matière combustible volatile rela-

ti,ement au carbone fixe . ....... ... .............. 1 : 2·09 

Elle donne un coke compact, ferme, cohérent ; les gaz dégagés 
pendant la combustion brûlaient avec une :flamme jaune, lumineuse, 
fumeuse. Couleur de la cendre, blanche, avec une faible teinte gri­
sâtre : exposée a une chaleur rouge vif, elle n'en es~ pas affectée ; a 
une chaleur rouge très intense, elle devient légèrement agglutinée. 

45.- Houille.-De la rivière du Daim (Recl Deer), montagnes Rocheuses. f!:o~ille de la 
r1v1ère du 

Continuation septentrionale du bassin anthracitique de la rivière des Daim, mon-
. . , . , . . tagnes Ro-

Cascades. Filon bn e a l'endroit ou il affleure, et sa puissance est cheuses. 
incertaine, mais d'au moins plusieurs pieds. Recueillie par le Dr G. 
1\f. Dawson. 

Structure lamelleuse très fine, les lignes de stratification étant assez 
souvent indistinctes ou presque effacées-compacte; couleur noire, 
mais pas noir pur ; éclat résineux ; dure et ferme; cassure inégale ; 
ne salit pas les doigts; poudre presque noire: elle communique une 
couleur jaune-brunâtre pftle a m1e solution bouillante de potasse caus­
tique; résiste a l'exposition à l'a.ir; ressemble beaucoup par l'appa­
rence à quelques variétés de houilles du système carbonifère. 

Une analyse par carbonir:,ation rapide a donné:-

Eau hygroscopique.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·90 
Matière combustible volatile.... . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 29·26 
Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62·95 
Cendre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '1"89 

100·00 

Coke, pour cent ........................ . ... . . . .. . ... · ti7·84 
Proportion de la matière combustible volatile rela-

tivement au carbone fixe ........ . . . . . ... . ........ 1: 2·15 

E lle donne un coke compact, ferme, cohérent ; les gaz dégagés 
pendant la combustion brûlaient avec une :flamme j aune, lumineuse, 
fumeuse. Couleur de la cendre, blanche, avec une faible teinte rou­
geâtre : exposée à une chaleur rouge vif, elle n 'en est pas affectée; à 
une chaleure rouge très intense, elle devient t out juste percept ible­
ment fri ttée. 

Analyse 
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46.-Houille.-De la Fourche Sud de la rivière du Vieux, a quatre milles 
en amont du bras sud, montagnes Rocheuses. Filon de neuf pieds 
trois quarts de puissance. Position géologique.-Crétacé. Recueillie 
par le Dr G. M. Dawson, et de manière à représenter une bonne 
moyenne de toute la façade du filon. 

Structure lamelleuse très fine, les lignes de stratification, qui sont 
très nombreuses et très rapprochées, ne sont pas toujours bien dis­
tinctes-compacte; couleur noir-grisâtre; éclat subrésineux a rési­
neux; dure et ferme; cassure inégale; salit légèrement les doigts; 
poudre presque noire : elle communique une couleur jaune-brunâtre 
pâle a une solution bouillante de potasse caustique; résiste à l'exposi­
tion à l'air; n'est pas différeatP, par l'apparence, de quelques variétés 
de houille du système carbonifère. 

Une analyse par carbonisation rapide a donné :-

Eau hygroscopique... . . . . . . . . . .. . 1·93 
Matière combustible volatile .. ...... ..... .. . .... .. .. 23·23 
Carbone fixe...................... 5î'50 
Cendre. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . lï·3,J, 

100·00 

Coke, pour cent....................... . .. . . . . . .. . . . 74'84 
Proportion de la matière combustible volatile rela-

tivement au carbone fixe . .......... . . ..... . ... .... 1: 2'±7 

Elle donne un coke ferme, cohérent; les gaz dégagés pendant la 
combustion brûlaient avec une flamme jaune, lumineuse, un peu 
furneu8e. Couleur de la cendre, blanche : elle ne montre pas la 
moindre disposition a s'agglutiner, même lorsqu'elle est exposée à une 
chaleur rouge très intense. 

47.-Houille-De la crique aux Huîtres (Oyste1· 
de la Fourche ord de la rivière du Yieux. 
filons minces. Position géologique-Laramée. 
M. Dawson. 

C1·eek), bras nord-ouest 
De l'un des nombreux 
Recueillie par le Dr G. 

Structure lamelleuse très fine, les lignes de stratification, qui sont 
très nombreuses et très rapprochées, sont presque efl:"acées-compacte; 
couleur noir-grisâtre ; éclat subrésineux à résineux; dure et ferme; 
cassure inégale-elle se brise assez souvent en fragments plus ou moins 
rhomboïdaux; ne salit pas les doigts; poudre noire-brunfitre : elle 
communique une couleur jaune-brunâtre très pâle à une solution bouil­
lante de potasse caustiq e; résisle à l'exposition à l'air . Le spécimen 
en question était en certaines parties fort souillé <le m::ttiere argileuse, 
et c'est à quoi l'on peut attribuer la grande proportion de matière 
incombustible qu'il contenait. 
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Une analyse par carbonisation rapide a donné:-

Eau hygroscopique ........ . 
:Matière combustible volatile ... 
Carbone fixe .... . 
Cendre ......... . . 

4"03 
31•82 
39•46 
21 ·09 

100·00 

Coke, pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64"15 
Proportion de la matière combustible volatile r ela-

tivement au carbone fixe...... . ......... . ..... 1: 1"24 

13 lI 

Elle donne un coke ferme, cohérent; les ga.z dégagés pendant la 
combustion brûlaient avec une flamme j aune, lumineuse, très fumeuse . 
Couleur de la cendre, brun-rougeâtre pàle: exposre à une chaleur 
rouge vif, elle ne s'agglutine pas; à une chaleu r rouge très intense, 
elle devient fri ttée. 

Analrsc. 

48.-Houille.-Du bras nord-ouest de la Fourche Nord, rivière du Vieux, Houille de la 
. . . . ri\'ièrc du 

montagnes Rocheuses. F ilon de hmt pieds (ou plus) de pmssance. Vieux, four-

p . . é 1 . C é ' Ré 1 ' 1 D G III D ehe nord. os1t10n g o og1que- r tftce. co tee par e r . . awson, et montagnes 

1 'è • ' b l l f d Rocheuses. ce rnam •re a representer une onne moyenne ce toute a aça e 
du filon. 

Compacte; montre des plissements ; couleur noir-grisâtre; éclat 
subrésineux a résineux; ferme; cassure inégale; salit légèrement les 
doigts; poudre presque noire: elle communique une couleu r j aune­
brunàtre très piLle à une solut ion bouillante de potasse caustique; 
résiste à l'exposition à l'air; r essemble par l'app~rence à quelques 
variétés de houilles du système carbonifère. 

Une analyse par carbonisation rapide a donné:-

Eau hygroscopique .......... .... - . .. , . _ . . . ..... ... . . 
Matière combustible volatile . .... . . .......... . 
Carbone fixe. . . . . . .... . ... . .. . 
Cendre ............ . 

1'24 
24"62 
66 °61 
7·53 

100·00 

Coke, pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74·14 
Proportion de la matière combustible volatile r ela-

ti"\'ement au carbone jfixe .. . . . .. . ........ . .... . .. . 1 : 2·ïO 

Elle donne un coke ferme et cohérent ; les gaz dégagés pendant la 
combustion brûlaient aYec une flamme jaune, lumineuse, fum euse. 
Couleur de la cendre, blanche : exposée à. une chaleur rouge vif, elle 
n 'en est plts affectée; a une couleur rouge très intense, ell e devient 
frittée. 

Analyse. 
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49.-Houille. - De la seconde traverse, crique à Martin, montagnes 
Rocheuses, Colombie-Britannique. Filon d'environ deux pieds de 
puissance. Position géologique-Crétacé. Récoltée par le Dr G. M. 
Dawson. 

Structure lamelleuse très fine, les ligneo. de stratification étant 
assez souvent très indistinctes ou tout à fait effacées - compacte; 
couleur noire; éclat résineux; dure et ferme; cassure inégale; ne 
salit pas les doigts; poudre noir-grisâtre : elle communique une cou­
leur jaune-brunâtre très pâle à une solution bouillante de potasse 
caustique; résiste à l'exposition à l'air; ressemble assez par l'appa­
rence à quelques variétés de houilles du système carbonifère. Le 
spécimen reçu pour examen était çà et là enduit d'une couche 
de matière terreuse qui ne s'enlevait pas facilement, ce qui explique 
la grande proportion de matière incombustible que ce spécimen parti­
culier a laissé à la combustion. 

Une analyse par combustion rapide a donné:- · 

Eau hygroscopique ............. . 
·Matière combustible volatile ........ . 
Carbone fixe .. . 
Cendre . . ..... . .. . ....... . ......... . 

2'12 
.. . . . . .. .. 26'92 

. . 43'48 
27 '48 

100·00 

Coke, pour cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70"96 
Proportion de la matière combustible volatile rela-

tivement au carbone fixe ...... ..... . ..... .. ... . .. 1: 1·61 

Elle donne un coke compacte, très ferme, cohérent; les gaz déga 
gés pendant la combustion brûlaient avec une flamme jaune, lumi­
neuse, très fumeuse. La cendre a une couleur brun-rougeâtre très 
pâle : exposée à une chaleur rouge vif, elle ne s'agglutine pas ; à une 
chaleur rouge très intense, elle devient légèrement frittée. 

50.-Semi-anthracite.-De la rivière aux Arcs, rive droite, à environ un 
mille et demi de la station de Canmorc, chemin de fer Canadien du 
Pacifique. Filon d'environ un pied de puissance. Continuation mé­
ridionale du bassin d'anthracite de la rivière des Cascades. Récolté 
par le Dr G. M. Daws~n. 

Structure lamelleuse, mais les lignes de stratification sont assez 
souYent fort indistinctes-compacte; montre des plissements; con­
tient parfois une très mince couche de charbon minéral ; couleur 
noire, irisée par places; éclat pour la plupart brillant, celui de quel­
ques-unes des couches les plus denses, submétallique; fragile; cas-
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sure, en somme, inégale, celle des bandes les plus lustrées plus ou 
moins conchoïdale ; poudre noire : elle ne communique qu'une teinte 
a peine perceptible jaunâtre a une solution bouillante de potasse 
caustique; lorsqu'il est subitement chauffé, il décrépite un peu. 

Une analyse par carbonisation rapide a donné :-

Eau hygroscopique ........... .... .. . .. . ......... . . . . 
Matière combustible volatile . . . . ... . .. . 

1"60 
12·23 

Carbone fixe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82·32 
Cendre .... . . . .. '.... . . . . .. .. . ..... ... . ... .. . .. . ... . . 3'85 

100·00 

Coke, pour cen t... . . . . . . . . . . . . . . . . 86 'lï 
Proportion de la matière combustible volatile r ela-

t ivement au carbone fixe .................. .. .. . .. 1: 6"73 

Il donne un coke incohérent; les gaz dégagés pendant la combus­
tion brûlaient avec une fla mme j aunâtre, quelque peu lumineuse, 
presque sans fum ée. Couleur de la cendre, blanc-rougeâtre : exposée 
a une chaleur rouge vif, elle ne s'agglutine pas ; à une chaleur très 
intense, elle deYient légèrement frittée. 

.Analyse. 

51.-Semi-anthracite.-De la rivière des Cascades, près de la rivière aux Semi-anthm· 
A ' . t l 'li l 1 l" cl h . d f C cite de la rcs, a environ uu quar ce m1 e ce a igne u c em1n e er ana· rivière des 
cl . cl p 'fi F 'l é . . t è d 1 . d Cascades ien u aci que. I on sup neur pmssan pr s e a mme e montagnès 
Hughes. Filon de trois pieds dix pouces de puissance. Position Rocheuses. 
géologique-Crétacé. Recueilli par le D r G. l\i. Dawson. 

lLe spécimen de semi-anthracite dont une analyse (no 37) a été 
donn : dans le rapport précédent, R apport des Opérations, 1882-
83-84, p. 49 M, venait de la mine des Cascades (celle de Moberly), 
qui se t rouve près de la, station de Banff, sur le chemin de fer Cana­
dien du Pacifique. La mine de Hughes, aujourd'hui de Stewart, ci­
dessus m~ntionnée, est éloignée d'environ trois milles de cette 
mine.] 

Structure lamelleuse, formée de couches irrégulièrement alter­
nantes de houille d'un noir-grisfttre assez brillant, et de houille dense 
noir de jais d'un éclat brillant-compacte; irisé par places; fragile; 
cassure, en somme, inégale, celle des couches plus denses et plus 
lustrées plus ou moins conchoïdale; poudre noire : elle ne communique 
qu'une teinte jaunâtre justement perceptible a une solution bouillante 
de potasse caustique; dur et ferme; r ésiste a l'exposition à l'air ; 
lorsqu'il est subitement chauffé, il décrépite, mais pas considfra­
blcment. 
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Analyse. Une analyse par carbonisation rapide a donné :-

Obsern1,tions 
générales sur 
le caractère Lt 
la valeur in­
dustrielle de 
ces combus­
tibles. 

Eau h ygroscopique .... . . .. ... . . 
Matière combusLible volatile .. ........... .. . . 
Carbone fixe ................. . 
Cendre ... .. .. .. ............ _ ... . 

i-04 
9·15 

87'18 
2•63 

100·00 

Coke, pour cent.......................... . . 89·81 
Proportion de la matière combustible votatile rela-

th-ement au carbone fixe . . . . . . 1 : 0·53 

Il donne un coke incohérent; lorsqu'il est drnuffé da,ns un creuset 
couvert, il donne une petite quantité di> fhmme jaune pâle sans 
fumée, mais peu lumineuse. Couleur de la cendre, blanche : elle ne 
s'agglutine pas a une chaleur rouge >if, Pt même a une chaleur rouge 
très intense elle ne devient quo très légerement frittée. 

Des spécimens qui précèdent, le n° ±l peut être regardé comme un. 
lignite de qualité supérieure; il est passablement dur et ferme, et, 
lorsqu'il est récemment rnin(l, il pourrait supporter le transport 
et être avantageusement employé aux usages domestiques et au 
chauffage. Les mêmes romaeques s'appliquent au no 43. Les nos 4,1 
à 51, inclusivement, sont tous de bons combustibles fermes, ne parais­
sent pas se briser par leur exposition aux agents atmosphériques, et 
l'on peut supposer qu'ils résisteraient à la friction occasionnée par le 
transport, sans éprouver de perte considérable par leur réduction en 
poudre ou en menus morceaux. Les nos 44 a 49, inclusi\·ement, 
hrûlent avec une bonne flamme, donnent des cokes ferme::; et cohérents 
(même dans les cas des n<>ô 44, 4 7 et 49, qui contenaient une propor­
tion inusitée de matière inorganique, dont la présence, en ce qui 
concerne les nos 47 et ±9, a été expliquée au cours de leur analyse,) et 
sont tous de bons combustibles très utiles et bien adaptés aux usages 
domestiques, a la production de la vapeur et a celle du gaz j les n os 
.J-7 et 49 en particulier fourniraient, à en juger pn,r lli] caractè re de la 
flamme des gaz dégagés pendant la combustion, cle bons matériaux 
pour ce dernier objet. Les nos 50 et 51 diffèrent essentiellement de 
tous les précédents par leur composition chimique j le dernier res­
semble beaucoup a u no 37 du rapport précédent : c'est un excellent 
corn bustible, et l 'on t rouvera, sans doute, comme pour celui-ci, qu'il 
possède une grande force d'évn,poration, et en conséquence qu'il sera 
précieux pour la production de la vapeur. 
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EAUX NATURELLES. 

1.-Eau de source de la seigneurie de Longueuil, comté de Soulanges, pro- Eau de source 
. d Q 'b E . é M J E J . 0 d"t 1 de la seigneu-v1nce e ue ec. xam1n e pour ~ r . . uaire. n i que a rie de Lon-

source où l'on a pris cette eau est située a environ trois quarts de gueuil. 

mille du village de la Rivière-Beaudette, et a qu~rante pieds de la 
berge de la rivière Beaudette. 

Elle est décrite comme remplissant un bassin naturel de 60 x 40 
pieds, clans lequel l'eau monte par dix ou douze trous dans le fond, et 
que l'on estime donner environ 450 gallons à la minute. Cette source 
sort du terrain cambro-silurien-Ohazy. 

L'échantillon de cette eau envoyé pour examen était parfaitement 
clair et limpide; tout à fait incolore, même lorsqu'on la regardait 
dans une colonne de deux pieds de longueur; n'avait a.ucune odeur 
ni aucun goût marqué, soit à la température ordinaire, soit après avoir 
été chauffée. Son poids spécifique à 15°·5 O. était de 1000·16. 

Le précipité produit par l'ébullition consistait en carbonate de 
chaux et en carbonate de magnésie, avec des traces d'o~yde ferrique. 
La quantité d'~.cidè carbonique dépasse celle requise pour former des 
hi-carbonates. 

Une analyse a donné, pour 1,000 parties:-

Potasse ............... . ... . ........................ . 
Soude . . . 
Chaux . 
Magnésie . ... . ..................... . . . ........ . ... . 
Alumine ... .' ......... . . ...... .. .. .. ... ... ........... . 

·0015 
'00±5 
·0473 
·ono 

Oxyde ferreux ........ . . ......... . . . ................ traces 
Chlore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0013 
Acide sulfurique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0194 
Acide carbonique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1094 
Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0092 

•2096 
Moins-Oxygène équivalant au chlore....... . ·0003 

·2093 

L es acides et bases qui précèdent sont tout probablement combinés 
dans l'eau comme il suit :-

(Les carbonates sont calculés comme mono-carbonates, et tous les sels esti­
més comme anhydres.) 

Chlorure de sodium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0021 
Sulfate de potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0028 

soude .. .. ............ . .... . .............. ·0073 
chaux.................... .. . .. ..... . . . . . ·0233 

2 

Analyse. 



Eau saline, 
station de Ro· 
senfeld, Mani­
toba. 
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Carbonate de chaux.... . ...... .... . ........... . . . . ·06ï3 
magnésie. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0357 
fer ................. . .. ..... . . ... .. .... traces 

Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ·0002 

·14 2 
Acide carbonique, à demi-combiné.,. ... . . . . . . . . . . . '0483 

libre........ . . ... . ....... . ·0128 

'2093 

Un gallon impérial de cette eau contiPndrait :-

(Carbonates calculés comme hi-carbonates anhydres, et les sels sans leur 
eau de cristallisation.) 

Grains. 
Chlorure de sodium.......... .. . ...... .. .... ... . . . . ·147 
Sulfate de potasse........ ............... .... ..... ... ·100 

soude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·545 
chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l '631 

Bi-carbonate de chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6·783 
magnésie . .... . .. ..... . . . . . . . . . . . . . 3'808 
fer ...... ...... ............. , .. , ... . traces 

Silice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ·644 

Acide carbonique libre .......... . ...... .... .... . 
13•755 

'896 

14•651 

2.-Eau saline d'un puits artésien à la station de Rosenfeld, sur le chemin 
de fer Canadien du Pacifique, Manitoba. Le spécimen a été pris et 
envoyé, en avril 1885, prtr JUr J. M. Egan, à la demande du Dr G. 
M. Dawson. Ce dernier me dit que l'on atteignit l'eau salée, en 
premier lieu, à une profondeur de 235 pieds, ' que l'écoulement aug­
mentait à mesure que l'on creusait plus avant, et qu'elle s'éleva 
ju,squ'à la surface en formant un jet d'eau très puissant. 

L'eau, lorsqu'elle a été reçue, conteuait une petite quantité de 
matière en suspension de couleur brun-rougeâtre, qui, pour 1,000 
parties d'eau au poids, s'élevait à 0·0103, et de ceci 0·0067 consistait 
en oxyde ferrique, qui avait sans cloute été autrefois présent clans 
l'eau sous forme de carbonate ferreux. L'eau, une fois filtrée, était 
parfaitement incolore; goût fortement salin avec un arrière-goût 
très faiblement amer ; elle n'affectait pas la couleur du papier de 
curcuma, mais montrait une légère réaction alcaline avec du papier 
de tournesol rougi. La réaction pour l'acide borique, quoique faible, 
était bien distincte. Il s'y trouve aussi du brome et de l'iode, la 
quantité du premier excédant, en apparence, celle du dernier, mais 
vu l'insuffisance de la matière, il a été impossible de déterminer 
les quantités respectives de ces constituants. La pesanteur spécifique 
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de l'eau, à 15o.5 O., était de 1032·86. Son analyse a donné, pour 
1,000 parties au poids: 

Potasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·2640 
Soude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19·3545 
Chaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ·9538 
Magnésie .. ......... . ............ .. .... .. .... .. .. . 
Oxyde ferreux ......... .. . . .... . ........ ... . .. . . . . . 
Acide sulfurique ..... ... . .. . ......... ... . .. ...... . 
Acide borique . . . ........ . ....... .. ... . . . ...... . .. . 
Acide carbonique .. .. . ..... .. .. . ...... . .. . 
Silice ........ . . . ... . ... . ............. . ..... ... .. . 
Chlore ....... . ..... ... . . .. . .. .................. .. . 
Brome .. . .. . . . .......... . ..... . . . ...... . .. . ... . . .. . 
Iode .. ................ . ................... . . ...... . 

Moins-Oxygène équivalant au chlore ........... . 

'8252 
traces 
2"4418 
traces 

·0342 
"0126 

23°8783 
indét. 
indét. 

48"7644 
5"3871 

43·3773 
Moins-Oxygène équivalant au brome et à l'iode. non constaté. 

Matière solide totale dissoute, par expérience directe, après dessiccation à 
180° c., 43'4280. 

On peut raisonnablement croire que les acides et bases ci-dessus 
existent dans l'eau à l'état de combinaison qui suit:-

(Le carbonate étant calculé comme mono-carbonate, et tous les sels estimés 
comme anhydres.) 

Chlorure de potassium . ... .. ...... .. ..... . 
sodium .. .. . ....... . . ......... . 
calcium ... ........... . . . .... . . .. ..... . 
magnésium .... . ... . ...... . .. . ....... . 

Sulfate de chaux ....... . .. . ....... .. .. . 
Borate de soude .. . . ... .... ... ........... . .. . .. ... . 
Carbonate de chaux. . . . . . . . . . . . . ..... . .. . . 

fer . . . ... . ... . . . ... . ..... . .. . . 
Bromure de magnésium ... . .. ..... .. . ... . .. . 
Iodure de magnésium .... . .. . ................... . . 
Silice . . .. .. .. . .................. . ....... .. ....... . 

-4179 
36•49ïl 

'3982 
l 07225 
4"1511 
traces 

•0777 
traces 
indét. 
indét. 

"0126 

La proportion de magnésium que l'on suppose être présent comme 
bromure et iodure s'élève à 0·0596.• 

Cette eau, en commun avec celles d'Hallowell, de , ainte-Oatherin e 
et d'Ancaster, appartient à la premihe classe des eaux minérales, 
d'après la classification du Dr T. Starry Hunt (Géologie du Canada, 
1863, p. 562). Elle est d'une force presque égale à celle de la plus 
forte de ces eaux salines, c'est-à-dire, celle d'Hallowell, que le Dr 
Hunt a trouvée contenir, dans 1,000 parties, 38 ·731 5 de chlorure de 
sodium, et elle serait bien supérieure à aucune d 'entre elles pour 
la fabrication du sel, en ce qu'elle contient une bien plus petite 
quantité des chlorures déliquescents de calcimn et de magnésium. 
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3.-Eau d'une source chez Halowell Grant, à huit ou neuf milles au 
nord de la ville d'Antigonish, comté d'Antigonish, Nouvelle-Ecosse. 
L'échantillon a été pris et envoyé, en octobre 1884, par Mr Henry 
P. Hill, d'Antigonish. Cette source sort de roches qui sont tout pro­
bablement d'âge carbonifère inférieur. 

Mr Hugh Fletcher, à la demande de qui cet échantillon a été envoyé, 
m'informe que l'on boit cette eau pour une variété de maladies, et, 
prétend-on, avec des résultats avantageux. 

Elle contenait une quantité fort appréciable de matière en suspen­
sion, qui fut enlevée par la filtration. L'eau filtrée, vue dans une 
colonne de deux pieds de longueur, avait une faible teinte brunâtre. 
Elle était inodore et n'avait aucun goût spécial. La matière en sus-

ension de 1,000 parties d'eau contenait une quantité de fer corres­
pondant à 00.21 d'oxyde ferrique, qui était tout probablement pré­
sent dans l'eau, à une certaine époque, comme carbonate ferreux. La 
pesanteur spécifique de l'eau à 15°·5 O. était de 1000·53. . 

D'après une analyse faite par Mr Frank D. Adams, l'eau filtrée 
contenant, dans 1,000 parties:-

Potasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0087 
Soude.. .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . .. ·0420 
Chaux.. . ........... .. .. .. .. . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. ·1768 
Magnésle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0141 
Alumine.............................. .... .... .. ..... ·0005 
Oxyde ferreux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0015 
Acide sulfurique......... . .. . ... . .. . ....... . ..... ·1993 
Acide phosphorique. . . . . . . . . . . . ............. . . traces. 
Acide carbonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0989 
Silice. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ·oos1 
Chlore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·05~7 

Matière organique ............. ..... ............ ... . traces. 

•6046 
:Moins- Oxygène équivalant au chlore............. ·0123 

•5923 

Les acides et bases ci-dessus sont tout probablement combinés dans 
l'eau comme il suit :-

(Les carbonates sont calculés'comme mono-carbonates, et tous les sels 
estimés comme anhydres.) 

Chlorure de potassium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·0137 
sodium ................... . ....... . 

Sulfate de chaux ............. .. . ... ... . ... ......... . 
Carbonate de chaux ........ . 

·0793 
"3388 
'0666 

magnésie ........ .. .............. , . . . . ·0296 
fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . ·0024 

Alumine ...... ... ...... , . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ·0005 
Silice.......................... . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . ·0081 
Acide phosphorique ................................. traces. 
Matière organique . .................................. traces. 

·5390 
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Matière solide totale dissoute, par expérience 
directe, après dessiccation à 180° C., 0·5383. 

Acide carbonique, à demi-combiné..... . ............ ·045ï 
libre ... ................ ....... .. . ·0075 

"5922 
Chlore en plus de celui requis par le potassium et le 

sodium ............... . ..... .......... .... ., . . ·0001 

'5923 

Un gallon impérial de cette eau contiendrait :-

21 M 

(Carbonates calculés comme hi-carbonates anhydres, et les sels sans leur 
eau de cristallisation.) 

Grains. 
Chlorure de potassium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·959 

sodium . ..... . ..... . ............ . . 5·551 
Sulfate de chalL• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23"716 
Bi-carbonate de chalL•... . ...... . ........... ... .... 6·713 

magnésie.......................... 3"157 
fer............... . . . . . . . . . . . . ·231 

Alumine . 
Silice. 
Acide phosphorique. 
Matière organique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

•035 
•567 

traces. 
traces. 

40"929 
Acide carbonique libre. ........ ....... .. .. ......... ·525 

41'454 

Cette eau appartient a la sixième classe des eaux minérales, d'après 
la classification du Dr T. Sterry Hunt. (Géologie du Canada, 1863, 
p. 562.) 

4.-Eau de la mine de l'ilôt d'Argent, lac Supérieur, Ontario. Elle a été Eau de l'ilôt 
. . . . T , d'Argent, lac 

recueillie par le cap1tame rethewey, a la demande du Dr A . R. O. Supérieur. 

Selwyn. 
L'ilôt-qui se trouve a une distance d'environ un demi-mille de la 

rive nord du lac, et a six milles à l'est du cap au Tonnerre-consiste 
en une partie d'un dyke de diorite qui recoupe les ardoises presque 
horizontales et de couleur foncée de la formation d'Anirnikie. Il est 
traversé par une veine de calcite, dolomie, fl.uorite et quartz. 
L'argent y est à l'état natif et comme argentite. D'autres minéraux 
associés sont la tétrahédrite, la domeykite, la galénite, la sphalérite, 
la pyrite, la chalcopyrite, l'érythrite et l'annabergite. Les exploita­
tions avaient été poussées, lorsque cette eau fut prise, dans l'été 
de 1882, jusqu'a une profondeur d'environ 1,100 pieds. 

L 'eau contenait de la matière en suspension qui se trouva, à 
l 'examen, être en grande partie d'une nature argileuse. Elle fut 
enlevée par filtration. L'eau :filtrée était incolore et inodore, elle 
avait un goût fortement salin, avec un arrière-goût légèrement amer; 
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réaction, neutre. La pesanteur spécifique de l'eau, à 15o·5 C., était 
de 1028 ·48. 

Une analyse faite par Mr Frank D. Adams a démontré qu'elle 
contenait, dans 1,000 pa1·ties au poids:-

Potasse ..... . ... . .. .. ...... . ..... . .. . .. . .. ... . . . . 
Soude ... . .. ... . . . .... . .. ... . ...... . ....... . ..... . 
Chaux ........... . .. .. .. . ..... . . . . .. ........... .. . 
Magnésie ........... . ..... . .... . . .. .. . ..... . ..... . 
Acide sulfurique . .. . . .. . ........ . .. ....... . . .. . . . . 
Acide carbonique .. . . . ... . . . . . . ...... . ... . 
Silice ................... .. .. ... . . ... .. ....... . 
Chlore. .. . ... . ....... .. ...... ...... . 

•2895 
8"9138 
8·8186 

•5451 
·0395 

•0540 
22·3057 

40•9662 
Moins-Oxygène équh-alantau chlore.... . ....... 5·0323 

Matière solide totale dissoute, par cxp6rien ce directe, 
après dessiccation à 180° C., 35-9566. 

35·9339 

Les acides et bases ci-dessus sont tout prnbablement combinés dans 
l'eau comme il suit :-

(Carbonates calculés comme mono-carbonates, et tous les sels estimés 
comme anhydres.) 

Chlorure de potassium . .. . 
sodium ... . . 
calcium ... . .. . 
magnésium . . . . . . .. . .... .. .. . 

Sulfate de chaux . . . . . .................. . 
Carbonate de chaux. 
Sili ce ....... ...... ... . . 

•4582 
16"8098 
17"0867 
1"2937 

•0672 
•2936 
•0540 

L'eau contenait une trace de magnésie et une menue trace de 
cobalt. L'alumine et le fer étaient absents. La qua ntité d'eau à la 
disposition de l'opérateur était trop petite pour permettre de l'essayer 
pour le brome et l'iode. Il y a un excédant de 0·1644 de chaux; ceci 
pouvait, assez probablement, être présent commfl carbonate, et 
c'est ainsi qu'il a été r eprésenté ci-haut. 

Cette eau appartient à la première classe des eaux minérales, 
d'après la classification du Dr T. Sterry Hunt. (l.féologie du Canada, 
1863, p. 562.) 

MINERAIS DE FER. 

5. - Minerai de fer magnétique trouvé sur la propriét é de Mr R. ·w. Bul­
keley, à une couple de milles du port de Digby, sur le chemin qui 
conduit de Digby à Broad-Cove, comté de Digby, Nouvelle-Ecosse. 
Il se trouve dans du trapp triassique. Cette localité a été examinée 
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(novembre 1884) par Mr R .. W. Ells, de cette Commission, et il est 
porté à croire que le minerai se trouve en quantité suffisante pour 
avoir une va~eur industrielle. Le spécimen examiné a été reçu de :M:r 
Colin Campbell, d'Ottawa. 

Massif; structure pour la plupart compacte, et parfois, çà et là, 
finement cristalline; contenait de nombreuses inclusions de quartz 
d'un blanc laiteux, plus rarement incolore, transparent. Couleur, 
noire, aYec une faible teinte brun-rougeâtre; rayure noir-brunâtre. 
Facilement attiré par l'aimant. 

Des déterminations-par Mr Frank D. Adams-des plus importants 4-nalyse par­
éléments ont donné (après dessiccation à lOOo C. - eau hygrosco- tielle. 
pique= 0·213 pour cent) les résultats suivants :-

Oxyde ferrique ... .. . ......... ... .......... ... . ... . 
Oxyde ferreux .................................... . 
Dioxyde de titanium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... .. . 
Acide phosphorique .............................. . 
Soufre ......................... .......... . 
Matière insoluble . .... . . 

Fer métallique, quantité totale ......... .... . ..... . 
Phosphore ............. . ...... . ................... . 
Soufre ... ..... ............. ..... ...... . ..... ... . . . . 

52'220 
16'376 
traces 

'072 
·021 

26 '872 

49'291 
'031 
·021 

6.-Minerai de fer magnétique du treizième lot du dixième rang de Bagot, Fer magné-
t ' d R f 0 t . L ' . d t ·1 . . . tique de Ba· corn e e en rew, n ano. es spec1mens on I est ici quest10n got, ont. 

ont été reçus de Mr C. F. Gildersleeve, de Kingston. Celui qui a été 
envoyé en premier lieu consistait en un seul fragment, pesant une 
livre et six onces, et répondait à la description suivante :-

Massif ; structure granuleuse fine-de menus cristaux octaédi·iques 
de fer oxydulé, plus ou moins isolés ou en petites agrégations, se ren 
contrent éparpillés clans toute la masse. Couleur, gris d'acier foncé. 
Rayure, brun-rougeâtre. Facilement attiré par l'aimant. Il con­
sistait, en apparence, en un mélange de fer oxydulé cristallin et 
d'hématite. 

Ce spécimen fut ensuite remplacé par un autre qui était sous forme 
de poudre de médiocre grosseur et que l'ôn disait composée de ma­
tériaux pris en différentes parties de l'affieurement. Comme l'on crut 
qu'une ttnalyse de cette poudre pouvait donner une meilleure idée 
générale du minerai que celle du spécimen précédent, elle fut choisie 
pour l'examen. Elle était fortement magnétique et donnait une 
rayure noire. 

Une analyse partielle- par Mr F. D. Adams-a démontré que ce 4-nalyse par-
. · é · é ( è d · · ' 100 0 h tielle. mmera1 tait compos apr s ess1ccat10n a o .-eau ygrosco-

pique=0· 104 pour cent) comme il suit :-

Oxyde ferrique ............... ... ............ , 
Oxyde ferreux .................. . ............. .... . 

57·354 
25'463 
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Dioxyde de titanium ......... .. .. ... .... ..... ... . . 
Acide phosphorique .......... . .................... . 
Soufre .. ... ............ ... ... . ..................... . 

point 
·153 
·201 

Matière insoluble............. . ... ... ..... .. ...... . 14'590 

Fer métallique, quantité tôtale.................... 59·953 
Phosphore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·071 
Soufre....................................... . ...... ·207 

La proportion de l'oxyde ferrique relativement à l'oxyde ferreux, 
dans cet échantillon, est presque identique à celle requise par la 
théorie pour le fer oxydulé. La matière insoluble consistait, au moins 
pour la plupart, en une variété d'amphibole appelée actinolite. 

MINERAIS DE CUIVRE. 

7.-Du onzième lot de la cinquième concession du township de McKim, 
district de Nipissingue, Ontario. Recueilli par le Dr A. R. C. 
Selwyn. 

L'échantillon a été pris dans une tranchée pratiquée sur la ligne du 
chemin de fer Canadien du Pacifique, où la roche ou veine cuprifère 
avait une largeur de quarante verges, et l'on dit que la veine a été 
suivie sur une distance considérable de chaque côté du chemin. Le 
minerai consistait en pyrite magnétique et en pyrite de cuivre, asso­
ciées à une diorite gris foncé a grains fins et à un schiste chloritique 
vert-grisâtre ; quelques-uns des fragments étaient, par places, enduits 
de peroxye de fer hydraté. Quelques spécimens de pyrite magnétique 
de ce gisement contenaient de nombreuses écailles de molybclénite; 
mais cc minéral n'a pas été observé, cependant, clans aucun des frag­
ments qui composaient l'échantillon examiné. 

Il contenait :-.! 

Après dessiccation à 100° C.-(eau hygroscopique=0·085 pour cent.) 

Fer .... . ....... . .. .. .... ... ... ..... . ..... . 
Cuivre ........................ ... .... .. .. . 
Soufre .. ...... ........... . ...... .. ....... . 
Matière insolubre-gangue ............. . 

27·35 pour cent. 
9•08 

18•69 
36•63 

Les 9·08 de cuivre exigent, théoriquement, 8·02 de fer et 9·17 de 
soufre, formant en tout 26·27 de pyrite de cuivre, le résidu du soufre, 
9·52, peut, pour toutes fins pratiques, être regardA comme présent 
sous forme de pyrite magnétique. 

Ce minerai fut aussi essayé pour l'or et l'argent, avec les résultats 
donnés à l'essai no 5, sous l'en-tête Essais d'or et d'argent. 
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MINERAIS DE MANGANÈSE. 

8.-De la montagne de Gowland, Elgin, comté d'Albert, Nouveau-Bruns-;f~~~~1i1lcÏ·~J-
wick. Envoyé a la Commission par Mr J. L. Harris. bert, • .-B. 

Ce spécimen consistait en psilomélane en association avec une 
légère quantité de pyrolusite; il contenait de nombreux petits frag­
ments anguleux de quartzite crypto-cristalline rougeâtre ou grisâtre, 
une bonne pa.rtie du minerai prenant en conséquence le caractère 
d'un poudingue bien défini. Le spécimen, qui était composé de 
nombreux fragments, pesait un peu plus de trente-sept livres et 
demie. Le tout fut réduit en une poudre grossière, et l'on obtint 
ainsi un bon échantillon moyen. Une analyse partielle a donné a 
Mr F. D. Adams les résultats suivants :-

Après dessiccation a lOQo C.-(eau hygroscopique=0·855 pour cent.) tt!W!:se par-

Dioxyde de manganèse-utile . . . ... ... . . 50'21 pour cent. 
Oxyde ferrique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3•06 " 
Résidu insoluble .. . .............. . ...... . 33"78 

D'après les résultats d'une analyse qualitative, ce minerai paraî­
trait contenir une proportion très appréciable de baryte. 

ESSAIS D'OR ET D'ARGENT. 

PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK. 

1.-Le spécimen qui suit a été examiné pour Mr G. G. King. Comme il Ed,ssais dt'oNr,et 
argen, ou-

n'était pas étiqueté, la. localité exacte d'où il vient n'est pas connue, v~au-Bruns­
wick. 

mais c'est probablement du comté de Queen's. 
Quartz blanc translucide, associé a une petite quantité d'argile 

schisteuse gris foncé, presque noire ; contenait un peu de pyrite de 
fer ; il était par places enduit d'hydrate ferrique. 

~e contenait ni or ni argent. 

PROVINCE D'ÜNTARIO. 

L es essais Nos G ù 13, incliisivement, ont été faits par jfr ]1rank D. Adams. 

2.-Du township d'Artemisia, comté de Grey. Examiné pour Mr T. S. Ontario. 

Sproule. 
Il consistait en quartz blanc translucide contenant de la pyrite de 

fer; cette dernière constituait a peu près les deux tiers, au poids, du 
tout. P oids du spécimen, un peu plus d'une once. Il contenait :-

Or . . .. .... . ... . ............ Point. 
Argent .......... . ........ 0'364 oz. à la tonne de 2,000 lbs . 

• 
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3.-Spécimen d'une bande au centre de la veine, mine Huronienne, lac au 
Brochet, township de Moss, district de la Baie-du-Tonnerre, fac 
Supérieur. 

Schiste cloritique vert-olive, portant de la pyrite de fer, en asso­
ciation avec un quartz translucide blanc. Poids de l'échantillon, 
treize onces. 

Ne contenait ni or ni argent. 

4.-Du lot minier R. 71, lac Osinawe, a l'ouest du lac a la Perdrix, et 
ouest-nord-ouest Cie la baie du Tonnerre, lac Supérieur. Reçu de Mr 
W. A. Allan. 

Le spécimen, que l'on disait représenter une bonne moyenne d'une 
grande quantité de minerai, était formé de nombreux petits fragments: 
ceux-ci consistaient pour la plupart en quartz blanc laiteux, en partie 
taché d'hydrate ferrique et contenant un peu de galène et de pyrite 
de fer; d'autres fragments consistaient en quartz translucide traversé 
par de nombreuses fissures remplies d'hydrate ferrique, qui donnait au 
tout une couleur rouge chair; ces fragments contenaient aussi un peu 
de pyrite de fer. L'essai a montré qu'il contenait :-

Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·042 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 
Argent .... . . ... . ... . ..... 1'2~5 " 

5.-Du onzième lot de la cinquième concession du township de McKim, 
district de Nipissingue. 

Ce spécimen a été décrit sous l'entête Minerais de cuivre, analyse 8. 
Il contenait: 

Or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . simples traces. 
Argent ............... . ... 2·187 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

6.-Ce spécimen et les sept suivants ont été récoltés par Mr E. D . Ingall. 
Pyrite de fer prise dans une veine de quartz de trois pieds, cap 

Victoria, lac Supérieur. 
La pyrite, qui était cristalline fine à grossière, séparée de la gangue 

associée, contenait :-

Or ........ . . ..... . .... . 
Argent . . .. . . . . . 

0"117 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 
7·455 

7.-Pris dans une bande de quartz, extrémité nord de la baie au Brochet, 
lac Supérieur. 

Pyrite de fer finement cristalline associée a un peu de pyrite de 
cuivre et de chlorite. Elle contenait:-

Or ..... . ......... . ..... . .. Point. 
Argent ..... . . . ... . . . ..... 0'350 oz. à. la tonne de 2,000 lbs . 

• 
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8.-D'une île dans la baie de la Terrasse, lac Supérieur. Pris dans des Essais d'or et 

d d 1, d' . t' 'dé bl d'argent, Ont. cor ons e quartz que on it contemr une propor 10n cons1 ra e 
de ce minéral. 

Pyrite de fer grossièrement cristalline. L'essai a donné :-

Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... simples traces. 
Argent ...... ... .......... 0·204 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

9.-De la baie aux H érons, lac Supérieur. 
Mélange grossièrement rubané de quartz grisâtre translucide, de 

feldspath rougeâtre, de pyrite de fer finement cristalline, et d'une 
petite quantité de minéral chloritique. 

Ne contenait ni or ni argent. 

10.-D'une veine de deux à six pouces d'épaisseur à la rivière Tranquille 
(Still river), lac Supérieur. 

Pyrite de fer cristalline fine. 

Ne contenait ni or ni argent. 

11.-De la baie au Brochet, rive nord du lac Supérieur. 
Une association, en proportions à peu près égales, de quartz trans­

lucide grisâtre et de feldspath rougeâtre. Renfermait une insigni­
fiante quantité de pyrite de fer finement disséminée. L'essai a 
donné:-

Or ....... .. . . 
Argent ........... . 

traces disti• ctes. 
point. 

12.-D'un terrain minier près du lac des Mille-Lacs, district d' Algoma. 
Une association de pyrite de fer finement cl'istalline et de ma­

gnésite ferrugineuse bleuâtre. 

Ne contenait ni or ni. argent. 

13.-Pris clans une veine de quartz d'un pied, clans le voisinage ~u Sault 
Sainte-Marie, district cl' Algoma. 

Un mélange à grains fins de pyrite de fer et de quartz translucide 
grisâtre. Il contenait :-

Or ...... ... . . . ..... ... .... traces. 
Argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0·292 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

14.-De la mine Arctique, baie Noire, lac Supérieur. 
Galène cristalline médiocrement fine-dans laquelle était dissé­

minée un peu de pyrite de fer-cl.ans une gangue de quartz, avec 
laquelle était entremêlée une insignifiante quantité de dolomie fe ru­
gineuse. Poids du spécimen, neuf onces trois quarts. Il contenait :-

Argent.. . .......... . . . .. . . . .. .. .. . ... ... . ......... . t races. 
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15.-De la rivière au Courant, encoignure nord-ouest de la concession 
minière B, township de Mcintyre, baie du Tonnerre, lac Supérieur. 
Reçu de Mr J. Dewé. 

Blende de zinc dans une gangue consistant en calcite 
grossière, argile schisteuse gris clair et un peu de quartz. 
spécimen, deux livres et une once. Il contenait :-

Argent ..... . .... 0·073 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

TERRITOIRE Du NoRD-ÜUEST. 

cristalline 
Poids du 

Territoire du 
Nord-Ouest. 16.-De la rivière du Revenant, a environ cinquante miiles à l'ouest de 

Colombie­
Britannique. 

Calgary. 
Calgaire gris foncé, faiblement pourpré, contenant une 

quantité de pyrite de fer. Poids du spécimen, treize onces. 
a montré qu'il contenait :-

Or .......... . traces. 
Argent ...... . 0·729 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

grande 
L'essai 

17.-De la rivière aux. Arcs, montagnes Rocheuses. Reçu de Mt' Olef 
Johnson. 

Cuivre sulfureux, en partie enduit de carbonate de cuivre vert, 
associé a une petite quantité de calcite et de quartz. Poids du 
spécimen, six onzes et demie. Il contenait :-

Or .................... . ... traces. 
Argent ................... 9 ·989 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

18.-De la montagne des "Tempêtes" ou de "Cuivre," montagnes Ro­
cheuses, partie occidentale cl u district cl' Alberta. Recueilli par le 
Dr G. M . Dawson. 

Gossan. Poids du spécimen, six onzes trois quarts. 

Ne contenait ni or ni argent. 

PROVINCE DE LA CoLmrnrn-BRITANNIQUE. 

19.-Ce spécimen et les trois suivants viennent <le la montagne du Tunnel, 
a neuf milles à l'ouest du sommet des montagnes Rocheuses. Ils furent 
pris en différents endroits de ce que l'on dit être un gisement consi­
dérable. Reçus de Mr T. S. Higginson. 

Ce spécimen consistait en galène grenue excessivement fine. Il 
contenait :-

Or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . traces. 
Argent ................... 3"996 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

20.-Galène cristalline fine a médiocrement grossière, dans laquelle était 
disséminée une très faible quantité de pyrite de cuivre ; elle ne con-



HOFFMANN .] CONTRIBUTIONS CIIIMIQUES. 29 M 

tenait pas de gangue facilement discernable. 
onces. L'essai a donné :-

Poids du spécimen dix Essais d 'or üL 
' d'argent, C.-B. 

Or ................... . ... . traces. 
Argent ... ... . . .. .. ... . ... 4·010 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

21.-Galène grossièrement cristalline, associée a un peu de pyrite de 
cuivre, dans une gangue de quartz et de calcite; en partie enduite 
d'hydrate ferrique, et ça et la t achée de carbonate de cuivre bleu et 
vert; la gangue ne constituait qu'une très petite proportion, au 
poids, du tout. Poids du spécimen, cinq onces. Il contenait:-

Or ......... . . ... . . . ... . .. . . Traces. 
Argent ...... . ........... .. U ·302 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

22.-Galène cristalline fi.ne a grossière, associée a une petite quantité de 
pyrite de fer; ne contenait que très peu de gangue. Poids du spéci­
men, une livre et sept onces. L'essai a donné:-

Or... . .. .. . .... . . Traces. 
Argent ... .......... ....... 3'281 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

23.-De la crique de la Queue-de-Loutre, a trente-huit milles a l'ouest du 
sommet des montagnes Rocheuses, et a un mille au sud de la voie du 
chemin de fer Canadien du Pacifique. Ce spécimen et les quatre 
suivants ont été reçus de JYir T. S. Higginson. 

Quartz Llanc translucide associé a de la calcite, renfermant de 
la galène grossièrement cristalline et un peu de pyrite de cuivre; 
enduit en certaines parties d'hydrate ferrique. Les sulfures métal­
liques constituaient approximativement quarante pour cent du tout, 
au poids. L'échantillon, composé de nombreux fragments, pesait 
deux livres et sept onces. Une Lanne moyenne du tout con­
tenait:-

Or . .. . .. . ... . ..... . ..... . Traces. 
Argent ..... . 3'281 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

24.-De la même localité que le spécimen précédent. 
Il consistait en une association de galène grossièrement cristalline 

et de pyrite de cuivre, dans une gangue de quartz hlanc translucide 
avec un peu de calcite ; en partie f'nduit de carbonate de cuiwe vert 
et d'hydrate ferrique. Les sulfures métalliques constituaient appro­
ximat ivement soixante-quinze pour cent du tout, au poids. Le spéci­
men pesait deux liues et quinze onces. Il contenait :-

Or . ... ........ .. ....... . . . . Traces. 
A rgent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5·333 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

25.-Aussi de la même localité que le no 23. 
Il consistait en pyrite de cuivre dans une gangue de quartz blanc 
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translucide; était en partie enduit de carbonate de cuivre vert et 
d'hydrate ferrique. Les sulfures métalliques constituaient approxi­
mativement trente-neuf pour cent du tout, au poids. L'essai a 
donné:-

Or . .. . . . ........ _ .. _ . . . . . . Traces 
Argent . ............. . . .. . 0·171 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

26.-D'une montagne sur la rivière du Cheval-qui-rue (Kiking-Horse), sur 
la ligne du chemin de fer Canadien du Pacifique, à quarante-neuf 
milles à l'ouest du sommet des montagnes Rocheuses. 

Dolomie ferrugineuse ::i.ssoci6e à de petites quantités de quartz 
blanc translucide, ainsi qu'un minéral talqueux vert p.omme pâle, et 
un peu de calcite ; contenait quelques pai llettes de pyrite de for et 
était en partie enduite d'hydrate ferrique; le tout paraissait avoir été 
plus ou moins exposé à l'influence des agents atmosphériques. Poids 
du spécimen, qui était composé de nombreux fragments, une livre et 
deux onces. 

Ne contenait ni or ni argent. 

27.-De la crique de Quinze-Milles, montagnes de Selkirk. 
Quartz blanc translucide, contenant de petites quantités de pyrite 

de cuivre et un peu de minéral qui, par son apparence, ressemblait 
beaucoup à la tetrahédrite (mais qui n'a pas été constaté, parce que 
l'on considérait que l'enlèvement d'une quantité suffisante de cette 
matière pour en constater la nature pourra,it nuire à l'analyse du 
spécimen); le tout était plus ou moins veiné et enduit de carbonate 
de cuivre bleu et vert et d'hydrate ferrique. Poids du spécimen, une 
once. L'analyse a fait voir qu'il contenait :-

Or .... .. .. . ... . ...... . ..... Traces. 
Argent . . ....... . ......... 2·552 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

28.-De la concession minière " Internationale, " côté ouest du lac Kou­
tanie. 

Galène crista,llinc assez grossière, associée à une faible quantité de 
quartz. Poids du spécimen, trois quarts d'once. Ce spécimen et les 
cinq suivants ont été reçus de :Mr F ernie. Il contenait:-

Or.......... . . . . . . . . . . . . Trace8. 
Argent ................... 10·719 oz. à la tonne de 2,000lbs. 

29.-De la rivière du Bœuf (Biill) , en haut du pont. On dit qu'il s'y 
trouve en grande quantité. 

Hématite massive, à grains très fins, partout veinéP de carbonate 
de cuivre bleu, et parfois d'un peu de vert. Poids du spécimen, 
quatre onces et demie. 

Ne contenait ni or ni argent. 
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30.-De la concession minière "Blue Bell," côté est du lac Koutanie. Essais d'or et d'argent, C.-B. 
Le spécimen, qui pesait une once trois quarts, consistait en une 

association intime de pyrite de fer et d'hydrate ferrique, en partie 
incrusté d'une efflorescence de sulfate ferreux, qui s'y trouvait en 
quantité très notable. La pyrite constituait approximativement les 
deux tiers du tout, au poids. L'essai a donné 

Or ...... .. ..... . ....... . . . Traces. 
Argent .............. . .... l ·823 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

31.-De la mine "Loulou," côté ouest du lac Koutanie. 
Galène cristalline grossière; ne contenait aucune gangue facilement 

discernable. Poids clu spécimen, cinq onces. L'essai a fait voir qu'il 

contenait:-
Or ....................... Traces. 
Argent .................. 15'458 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

32.-Des montagnes près du lac Columbia inférieur. 
Consistait en chalcocite, veinée et enduite cle carbonate de cmvre 

vert et bleu ; ne contenait qu'une très petite quantité de gangue 
composée de quartz. Poids du spécimen, trois onces. 

Ne contenait ni or ni argent. 

33.-De la rivière Spilimichine, chaîne de Purcell. 
Galène cristalline fine, dans laquelle était disséminée une petite 

quantité de pyrite de fer ; ne contenait qu'une très faible quantité de 
gangue, composée de quartz et de dolomie ferrugineuse. Poids du 
spécimen, huit onces et un quart. 11 contenait:-

Or ....... . ................ Traces. 
Argent .................. 8'094 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

34.-De la chaîne de Briscoe, montagnes Rocheuses, en face de l'extrémité 
du lac Columbia supérieur. Reçu de :M:r D. Griffith. On rapporte 
que ce minerai existe en grande quantité. 

Le spécimen consistait en chalcocite et bornite, avec du carbonate 
de cuivre bleu et vert et un peu de pyrite de cuivre, en association 
avec un quartz incolore subtransparent à transparent. 
formait qu'une petite proportion du tout, au poids. 
pesait une livre et sept onces. 

Ne contenait ni or ni argent. 

35.-De la rivière N ashwaak, près du ruisseau Rocheux. 

La gangue ne 
Le spécimen 

Quartz d'un blanc laiteux, taché d'hydrate ferrique par places ; 
quelques-uns des fragments étaient enduits d'une épaisse couche de 
ce dernier. Poids du spécimen, une livre et une once et demie. 

Ne contenait ni or ni argent. 
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d~ssais d'or
0
• etB 36.-De la rivière à la Crosse (Cross River), col de l'Homme-Blanc, mon­

argent, .- . 
tagnes Rocheuses. Récolté par le Dr G. M. Dawson. 

Quartz blanc translucide, contenant un peu de pyrite de cuivre ; il 
était par places taché de carbonate de cuivre vert et d'hydrate fer­
rique. Poids du spécimen, treize onces trois quarts. 

Ne contenait ni or ni argent. 

37.-Du filon "Flocon-de-neige,'' rivière de la Colombie. Reçu cle Mr vV. 
Grier. 

Quartz d'un blanc laiteux, avec de nombreuses cavités de veines 
remplies d'hydrate ferrique, et çà et là quelques paillettes de pyrite 
de fer. Poids du spécimen, deux onces et quart. 

Ne contenait ni or ni argent. 

38.-De la rivière à la Crosse, près des fourches supérieures. Récolté par 
le Dr G. M . Dawson. 

Dolomie blanche, assez grossièrement cristalline, en partie tachée 
et enduite de peroxyde de fer hydraté. Poids du spécimen, quatre 
onces et quart. 

Ne contenait ni or ni argent. 

39.-De la crique aux Castors (Beaver creek), rivière de la Colombie. 
Reçu de JYir T. S. Higginson. 

Quartz blanc translucide associé à une petite quantité d'hydro­
mica grisâtre ; la plus grande partie des fragments étaient enduits 
d'une forte couche de peroxyde de fer hydraté. Poids du spécimen, 
trois livres et deux onces. 

Ne conten:i,it ni or ni argent. 

4.0.-De la "mine de la Reine," crique de Yale, à deux milles au nord de 
la ville de Yale. Pris à la surface, à l'entrée du tunnel. 

La matière examinée consistait en spécimens choisis, pris d'un 
échantillon, du poids de treize livres, du minerai envoyé pour l'expo­
sition. Quelques fragments consistaient en quartz blanc translucide 
contenant de la pyrite de fer, de la galène et un peu de blende 
de zinc; d'autres consistaient en quartz grisâtre, à grains assez fins, 
associé à une serpentine chromifère vert-grisâtre à vert vif, et, plus 
immédiatement associée avec cette dernière, un peu de graphite; le 
tout contenait passablement de pyrite de fer finement disséminée. 
L'essai a fait voir qu'il contenait :-

Or ............. . ........... Traces. 
Argent ... ................. 0·292 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 
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41.-Aussi de la "mine de la Reine," crique de Yale. 
de l'entrée du tunnel. 

Pris a 180 pieds Essais d'or et 
d'argent, C.-B. 

La matière examinée consistait en spécimens choisis, pris d'un 
échantillon, du poids de quarante-huit livres, du minerai envoyé pour 
l'exposition. Il consistait en une association de blende de zinc et de 
pyrite de fer, avec une petite quantité de minéral talqueux blanc­
grisâtre. Le spécimen essayé ne contenait que très peu de gangue. 
L'essai a donné :-

Or .. . ...... . ............... Traces. 
Argent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2·soo oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

42.-De la crique de Quinze-Milles, à environ six milles de son entrée 
dans la rivière de ln, Colombie, montagnes de Selkirk. 

Quartz d'un Liane laiteux fortement enduit d'ydrate ferrique. 
Poids de spécimen, treize onces. Ce spécimen et les deux suivants 
ont été reçus de Mr 1. S. Higginson et examinés pour lui. 

Ne contenait ni or ni argent . 

.J.3.-De dix: milles a l'ouest du sommet de la chaîne des Selkirk, et 
à environ un mille et demi de la ligne du chemin: de for Canadien du 
Pacifique. 

Galène grossièrement cristalline, associée à une insignifiante 
quantité de pyrite de cuivre et de calcite. Le spécimen, qui ne 
pesait qu'une once et était très petit, contenait :-

. . . . . . . . . . Traces distinctes . Or .... 
Argent. . . . . . . . . . . . . . . . 79'956 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

44.-De la crique Spilimichine, rivière de la Colombie. 
Galène grenue très fine. Ne contenait que très peu de gangue. 

Poids du spécimen, une livre et deux onces. L'essai a donné:-

Or........ . . . . . . . ... . . Traces. 
Argent ... . . . .. . ......... . . 4'667 oz. à la tonne de 2,000 lbs. 

MINÉRAUX DIVERS. 

1.-Galénite.-De la mine de l'ilôt d'Argent, lac Supérieur, Ontario. Galénite de 

C ' . . é ' é à M E D I Il M R l'ilôtd'Argent, e spec1men- qm a ét present r '. . nga par r . lac Supérieur. 

Trethewey, fils, comme don pour le musée de la Commission-a été 
pris dans une cavité de la galerie de 560 pieds, au sud du puits prin­
cipal. C'était une agrégation d'octaèdres plus ou moins parfaits, 
dont les axes de quelques-uns avaient cinq centimètres de longueur. 
Une partie de l'un des cristaux fut essayée pour l'argent, et l'on 
trouva qu'elle contenait 0·011 pour cent de ce métal. .M:r Trethewey 
dit qu'on a parfois retiré jusqu'à mille livres de galène, sous cette 

3 
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forme, de l'une de ces crevasses ou cavités, et qu'on a rencontré 
celles-ci, de temps a autre, dans presque toutes les galeries de la 
mine. 

Wh.iter~te de 2.-\Vhiterite.-De la mine de Twin City, près de la montagne aux 
Twm-C1ty, lac 
Supérieur. Lapins (Rabbit 11fountain), baie du Tonnerre, lac Supérieur. Rap-

Molybdénite 
d'Aldfteld, 
P. Q. 

porté par Mr E. D. Ingall, de la Commission. Il me dit que ce 
minerai se rencontre dans une veine argentifère, consistant pour 
la plupart en calcite et quartz, avec de la flnorite: l'argent est 
a l'état natif et comme argentite. Le spécimen était sous forme de 
concrétions globulaires cristallines rayonnantes, et un fragment 
pesait plus d'une livre. L'examen a été fait par Mr F. D. Adams. 

C'est la première fois, que je sache, que l'on ait rencontré ce miné­
ral en Canada. 

3.-1\folybdénite.-Quelques spécimens bien cristallisés de ce minéral, 
provenant des lots un et deux du troisième rang d'Aldfield, comté de 
Pontiac, ont été présentés au musée de la Commission par Mr R. H. 
G. Chapman. Quelques-uns des moins parfaits étaient d'un volume 
considérable, car l'un d'eux mesurait a peu près onze centimètres eu 
travers et pesait tout près de deux livres et demie; parmi les plus 
petits, un cristal presque parfait et très joli, qui avait la forme d'un 
prisme hexagone tubulaire, mesurait tout près de cinq centimètres en 
travers. 
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