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La presente edition de l'«Annuaire des mineraux du Canada» decrit l'industrie 
minerale canadienne en 1965. Exception faite du Rapport general (une etude 
d'ensemble de l'industrie), on a publie au cours de 1966 des monographies sur 
chacun des 59 mineraux afin de fournir au public interesse les renseignements 
disponibles. 

L'Annuaire est le registre officiel de la croissance de l'industrie 
minerale au Canada, et plusieurs rapports semblables portant des titres diffe
rents l' ont precede a partir de 1907 et meme avant. Les personnes interessees 
qui desirent se reporter a des annuaires plus anciens peuvent consulter les 
catalogues du Ministere. 

Le Bureau federal de la statistique a recueilli la plupart des chiffres 
de base sur la production, la consommation et le commerce canadiens. Les 
donnees sur les socilites ont ete obtenues directement de leurs dirigeants, de 
leurs rapports annuels ou d'auteurs qui ont fait des voyages systematiques sur 
le terrain. Les cours du marchli ont ete obtenus principalement des rapports 
habituels publies a Montreal, a Londres OU a New York. 

Le ministere de l' Energie, des Mines et des Ressources remercie 
tous ceux qui ont fourni les renseignements necessaires a la preparation de ce 
rapport. 
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Rapport general 

Le present aper9u de l 'industrie miner ale canadienne en 1965 sert d 'introduction et de 
supplement a la serie de rapports individuels sur les produits de l 'industrie miner ale. 
Le lecteur y trouvera une breve description de l 'economie canadienne en 1965 et de 
son evolution au cours des quinze dernieres annees. Une analyse descriptive des 
progres de l 'industrie minerale au cours de l 'annee et de son rendement par rapport 
a l •ensemble de l 'economie constitue la majeure par tie de l 'expose, qui renferme 
egalement une evaluation des progres de la technologie miniere et des nouvelles tech
niques utilisees dans l 'exploration et la mise en valeur, ainsi qu 'une etude des prix 
et du commerce des mineraux. Le lecteur y trouvera aussi un resume des evene
ments les plus importants survenus au cours de l •annee dans l 'industrie miniere cana
dienne ,suivi d 'une courte section indiquant l 'importance de cette industrie par mi les 
industries primaires et la croissance de la valeur nette des produits miniers par 
rapport al 'ensemble de l 'industrie, au Canada et dans les diverses provinces. 

Les tableaux a la fin du volume resument les donnees statistiques relatives 
a l 'industrie miniere canadienne. 

APER<;U DE L'ECONOMIE CANADIENNE 

1.'expansion economique, commencee en 1961, s 'est poursuivie en 1965. Le revenu 
national, ou produit national brut, a augmente de 9. 7 p. 100 en atteignant un nouveau 
sommet de 52 milliards de dollars. Les prix se sont eleves d'environ 3 p. 100, 
donnant un gain net de 6. 7 p. 100. Cette periode de croissance, la plus longue que 
le Canada ait jamais connue, a vu le produit national brut augmenter de plus de 14 
milliards de dollars en quatre ans' ce qui equivaut a une augmentation annuelle de 
8. 5 p. 100 en dollars actuels OU a plus de 6 p. 100 en valeurs reelles. Les variations 
dans le taux de croissance du produit national brut sont indiquees dans la figure 1. 

La depense nationale brute qui correspond au produit national brut se divise 
en cinq secteurs: depenses personnelles en biens et services, depenses gouverne
mentales ·en biens et services et en immobilisations, immobilisations par entreprise, 
changements dans les inventaires et commerce exterieur net. Parmi ces secteurs, 
celui des immobilisations par entreprise connait les ecarts les plus importants d 'annee 
en annee et il est le plus fortement influence par le climat des affaires. Le chiffre 
annuel des immobilisations par entreprise*. presque sans changement de 1956 a 1962. 

*National Accounts, Income and Expenditure, publication annuelle du Bureau federal 
de la sta ti stique . 
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Fig. 1 

est demeure en 1965 aux environs 
de 6. 8 milliards de dollars. On peut 
diviser ce secteur comme a la figure 
2, en construction non residentielle 
y compris la machinerie et l 'equipe
ment et en nouvelle construction 
residentielle. En 1962, dans le 
secteur de la construction non resi
dentielle et de la machinerie, les 
immobilisations ont augmente, attei
gnant en 1963 le chiffre record de 
5. 4 milliards de dollars inve sti en 
1957. Les immobilisations dans ce 
secteur ont continue d'augmenter 
rapidement en 1964 et, l 'annee der
niere, se sont accrues de plus de 16 
p. 100 en depassant 8. 2 milliards de 
dollars. Ceci represente un taux de 
croissance annuel de plus de 12 p. 
100 a partir du niveau de 5. 2 mil
lards atteint en 1961, lorsque debuta 
la reprise economique. L'investis
sement dans la construction resi-
dentielle a egalement augmente en 

10....---------------------~ 1965, atteignant un nouveau sommet 
9 INVESTISS~~=~:g6:u CANADA de 2.1 milliards. Toutefois, le taux 

de croissance est reste au-dessous 
de la moyenne annuelle de 10 p. 100 
que l 'industrie a connue depuis 1961. 

Une part importante de 
I 'augmentation de la depense natio
nale brute en 1965 I par rapport a 
1964, provenait des depenses per
sonnelles en biens et services qui 
ont augmente de 2. 4 milliards en 
atteignant 32 milliards de dollars. 
En meme temps un accroissement de 
3 p. 100 dans la main-d'oeuvre a 
porte le total des employes de 
6' 900 I OOO a 7 I 100' OOO et reduit le 
nombre absolu des personnes sans 
travail de 320,000 a 280,000. Le 
pourcentage de 3. 9 p. 100 des cho
meurs etait le plus bas depuis 
plusieurs annees. Le revenu total 

"-::,9'!:4:::-8 -'-':-:!,9'::5o,.......-=-,.~5:::-2 -'--:-:!, 9':-5,,..........,,~.5""•....._.-, .':-5a,-'-...,,_.••-o -'--, ...... ,,-'--,-' •• -,-'-....I de la main -d 'oeuvre en 19 65 en atte i -

Fig. 2 gnant 26 millions de dollars a aug
mente d'environ 11 p. 100. 



3 Rapport general 

L'augmentation dans les depenses de consommation a amene un accroissement 
marque des importations, mais le taux de croissance des exportations de marchan
dises a baisse, produisant un quasi-equilibre dans le secteur des marchandises du 
compte courant relatif a la balance canadienne des paiements, comme indique a la 
figure 3. Le deficit dans le secteur des operations courantes non commerciales s'est 
eleve de 130 millions et a atteint 1. 24 milliards de dollars; ce secteur comprend les 
paiements effectues a l 1etranger par des Canadiens, en frais de voyage, interets, 
dividendes, cout de transport, etc. Un excedent dans le compte des capitaux compense 
le deficit total du compte courant. 

REVUE DE L'ECONOMIE MINERALE 

La valeur de la production minerale canadienne, marquant une augmentation de 10. 3 
p. 100 en 1965, a atteint un nouveau sommet de 3, 752 millions de dollars*. 

Les secteurs des mineraux metalliques, des mineraux industriels et des 
combustibles ont maintenu chacun les fortes augmentations enregistrees depuis le 
leger declin de 1958. Les progres ont ete marques par l 'accroissement de la pro
duction tant par categorie qu 'a l 'echelle regionale' l 'amenagement de plusieurs exploi
tations importantes, la mise en production de quelques mines importantes et 
l 'agrandissement de diverses exploitations, ainsi qu 'un succes continu dans la decou
verte de gitesminerauxd'importance 
economique. 

Les trois secteurs de l 'in
dustrie ont enregistre de nouveaux 
records de production et le secteur 
des mineraux metalliques a connu 
I 'augmentation nette la plus impor -
tante, soit de 13 p. 100, en attei
gnant une valeur de 1,928 millions 
de dollars*. Les mineraux indus
triels avec 736 millions* ont aug
mente de 6. 8 p. 100, tandis que la 
production de combustibles mineraux 
passant a 1, 087 millions de dollars* 
(figure 4) a augmente de 8. 1 p. 100. 
L'indice du volume de la production 
minerale est passe de 346 en 1964 a 
plus de 365 (1949=100). La valeur 
per capita de la production minerale 
est passee a $191. 73* en compa
raison de $176. 141 'annee precedente. 

L 'augmentation relativement 
elevee de la valeur de la production 
des mineraux metalliques en 1965 a 
ete influencee par les prix et le vo
lume. Les prix des metaux com
muns les plus importants ont ete 

* chiffre preliminaire 
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fermes et parfois plus eleves. La 
production de minerai de fer et de 
metaux communs a ete forte par 
suite de I 'ouverture de nouvelles 
usines et de 1 'agrandissement de 
certaines exploitations. Des pro
gres marques ont ete enregistres 
dans la production de plomb dont la 
valeur a augmente d 'environ 63 
p. 100; celle du zinc a augmente de 
pres de 30 p. 100, celle du nickel 
de 15 p. 100 et celle du cuivre de 
pres de 20 p. 100. Le nickel a 
repris la premiere place, detenue 
par le minerai de fer, comme mi-

l!liillillllllllllll neral metallique canadien le plus 
important. Plusieurs mines de 
cuivre, de cuivre-zinc et de cuivre
nickel ont commence a produire en 
1965' et I 'on a procede a I 'amenage-

1965 ment et a la preparation d 'autres 
mines. Le Canada s 'est range au Fig. 4 
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cours de I 'annee parmi les plus 
grands producteurs de molybdene du 
monde, depasse seulement par les 
Etats-Unis et probablement par la 
Russie. Un accroissement marque 
a eu lieu dans la production d 'un 
certain nombre de metaux recuperes 
comme sous-produits du traitement 
des metaux communs. La production 
d 'or et d 'uranium a decline en 1965, 
comme elle le fait depuis plusieurs 
annees. 

Les faits marquants dans 
le secteur des mineraux industriels 
comprennent I 'augmentation soutenue 
de la production et les pro jets d •ex
ploitation de mines de potasse en 
Saskatchewan. La production d'ami
ante, apres cinq annees de records 

Fig. 5 consecutifs, a decline legerement 
pour s'etablir a 140 millions de dollars. La valeur des expeditions de soufre elemen
taire recupere !ors du traitement du gaz nature! a atteint egalement un nouveau som
met qui, avec 26 p; 100 de plus que l'annee precedente, s'est eleve a 23.5 millions 
de dollars. La production elevee de materiaux de construction, lesquels forment avec 
les mineraux non metalliques le secteur des mineraux industriels, a suivi 1 'activite 
soutenue dans tous les domaines de la construction. L'industrie du ciment, tout en 
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continuant l 'agrandissement de ses usines, en construit des nouvelles, ce qui elevera 
la capacite de production de 21 p. 100 par rapport a la fin de 1964 et la portera a 69. 3 
millions de barils annuellement a la fin de 1966. La production de ciment, evaluee a 
145 millions de dollars en 1965, place ce produit au premier rang de tousles mineraux 
industriels. 

Le petrole brut forme la plus grande partie de la production de combustibles 
mineraux et sa production en 1965' evaluee a 725 millions de dollars, donne une aug
mentation de 51 millions sur l'annee precedente. La production de gaz naturel de 
pres de 1. 5 trillion de pieds cubes etait evaluee a 193 millions de dollars; les liquides 
recuperes avaient une valeur de 93 millions; chacun a etabli un nouveau record. 
L'evaluation de la production de houille, d'un tonnage d'environ 11.6 millions de 
tonnes, a atteint 76 millions de dollars; le volume de ce combustible s'est maintenu 
au niveau des dernieres annees grace a un programme massif d'aide gouvernementale. 

L'Ontario, avec une production evaluee a 986 millions de dollars, soit 26.4 
p. 100 du total de la production miner ale, est restee en tete de toutes les provinces. 
L'Alberta venait ensuite avec 21.4 p. 100, le Quebec, 18.9 p. 100, la Saskatchewan, 
8.7 p. 100, la Colombie-Britannique, 7.5 p. 100, Terre-Neuve et le Labrador, 5.9 
p. 100 et le Manitoba, 4. 9 p. 100 (figure 6). Bien que la proportion de la production 
minerale canadienne provenant de l 'Ontario ait continue a baisser, cette province 
maintient une avance importante sur l 'Alberta. Toutes les provinces ont augmente la 
valeur de leur production minerale en 1965; l'Ontario, l'Alberta, Terre-Neuve et le 
Labrador ont enregistre les augmentations nettes les plus considerables. 

Les exportations de mineraux a l 'etat brut et ouvre, dont la valeur a atteint 
2, 782 millions de dollars en 1965, ont marque une augmentation de 7. 7 p. 100 par 
rapport a 1964 et constitue 32. 6 p. 100 de toutes les exportations du Canada. Les 
exportations de metaux non ferreux a l 'etat brut et ouvre ont constitue 52 p. 100 de 
tousles mineraux exportes; les mineraux non metalliques, y compris les combus
tibles, en ont constitue 25 p. 100 et le fer et ses sous-produits ont constitue le reste. 

SOUS-PRODU ITS 

Fig. 6 

PRODUCTION MINERALE DU CANADA, 1965 
3, 752 millions de dollars 
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Du total des mineraux ex
portes, 58. 3 p. 100 ont ete expedies 
aux Etats-Unis. Par categories, 
ces exportations aux Etats-Unis se 
repartissent comme suit: fer et ses 
sous-produits, 74 p. 100; mineraux 
non metalliques et combustibles, 79 
p. 100; et metaux non ferreux, 41 
p. 100. 

Production minerale 
la figure 1 indique la crois

sance du produitnational brut de 1949 
Fig. 7 a 1965 , et la figure 6, la production 
miner ale. Durant cette periode, la population du Canada est passee de 13 millions et 
demi a 19 millions et demi. Ces series sont confrontees sur une echelle proportion
nelle dans la figure 7, qui montre la croissance reguliere du produit national brut par 
tete au rythme annuel de 4. 8 p. 100, et la croissance plus rapide par tete de la pro
duction minerale au rythme de 6. 6 p. 100. Pour fins de comparaison, le tableau 
ci-dessous indique le produit national brut et la valeur de la production minerale per 
capita en 1965, au Canada et aux Etats-Unis. 

Valeur par tete en 1965 

Canada {en dollars canadiens) 
Etats-Unis {en dollars americains) 

•so..---,N..,.0""1c""E ""'o""E_LA_P..,..RO.,..D-U""cr'"1_0_N_l_N_DU_S_TR-IE-ll_E_E_T ___ __ 

u 
0 z 

400 

350 

300 

- 200 

DE SES PRINCIPAUX ELEMENTS / 
1949-1965 19A9~JOO / 

,,,""' 
51:RVICES D'tlECTRIOTE ET DE GAZ/'' , 

// 

100 
1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 196.C 

Fig. 8 

Produit national 
brut 

2,653 
3,139 

Production 
miner ale 

191 
63 

la figure 8 montre I 'ex
pansion de l 'economie industrielle 
canadienne et de ses secteurs les 
plus importants. L'indice combine 
de la production industrielle montre 
une croissance annuelle moyenne de 
5 p. 100 entre 1949 et 1965. Les 
taux de croissance des services de 
distribution de l 'electricite et du 
gaz et de I 'exploitation miniere sont 
de 10. 4 et de 8. 5 p. 100 respecti
vement. Celui de I 'indice de fabri
cation est de 4.5 p. 100. Lesfigures 
9 et 10 nous donnent une comparaison 
entre la production et le facteur 
d 'alimentation des industries miniere 
et manufacturiere entre 1949 et 1965. 
la production de chaque secteur 
constitue l 'indice de production in
dustrielle du secteur {figure 8). 
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De faQon gen er ale, le comportement des deux industries a ete semblable. 
Leur productivite de travail a augmente au cours de la periode comme onpeutle cons
tater a la figure 9' oii. les courbes representent le rapport: 

Indice de la production industrielle par secteur* 
Indice de l 'emploi par secteur** 

et servent a mesurer la production par employe, plutot que par jour-homme ouheure
homme. Cependant, la serie relative aux mines et celle qui a trait a la fabrication 
se fondent sur le meme concept et l 'exemple montre que le rendement ouvrier s •ame
liore dans les deux secteurs bien que plus rapidement dans l 'industrie miniere. 

Tandis que le rendement ouvrier peut s 'ameliorer, la figure 10 indique une 
tendance a long terme plus OU moins horizontale pour le rapport: 

Indice de la production industrielle par secteur* 
lndice d 'investissement par secteur**. 

L'investissement en 1?-ouvelles usines et en outillage est tres variable, comme indique 
dans le cas de l 'industrie miniere a la figure 5. L'investissement annuel au cours 
d 'une annee donnee depend de nombreux facteurs, y compris l 'etat de l 'economie 
lors de l 'investissement, l 'etat de l 'economie l 'annee precedente et de celui prevu 
l 'annee suivante. Le rapport production/investissement pour l 'industrie miniere 
accuse done une baisse reguliere entre 1949 et 1956 alors qu 'en meme temps les 
investissements augmentaient plus rapidement que la production. Cependant, en 1958, 

Fig. 9 

COMPARAISON OE LA PRODUCTION ET DE L'EMPLOI 
DANS L'INOUSTRIE MINlfRE ET DANS LES FABRIQUES 

19.49-1965 
INDICE 19•9=100 ~ 

*Publie par le Bureau federal de la statistique. 
**«L'indice d'investissement par secteur», calcule a partir des donnees de la publi
cation du BFS intitulee Investissements prives et publics au Canada, a ete obtenu a 
l 'aide des indices appropries des prix des nouvelles constructions, du materiel et de 
l 1outillage. 
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l 'investissement a soudainement 
diminue tandis que l 'indice de 
production demeurait stable. Le 
rapport, presque sans changement 
depuis lors, indique une periode 
relativement stable dans l 'industrie 
miniere telle que determinee par 
l 'investissement, mesure en termes 
reels, et la production. Le rapport 
production/investissement dans 

1950 1952 1954 1956 !958 1960 1962 1964 

l 1industrie manufacturiere a baisse 
quelque peu, indiquant un leger de
clin dans la valeur reelle de la pro
duction par dollar investi. Fig. 10 

Prix des mineraux et des metaux 
Les prix des metaux et des mineraux determinent directement le revenu des 

societes minieres et influencent serieusement la prosperite d'une nation dont les 
mineraux constituent un secteur important de l'economie. Cependant, le Canada etant 
l 'un des principaux fournisseurs du monde en mineraux, la plupart de ses societes 
minieres font face a une structure de prix qui echappe a leur regie. En 1965, les 
societes minieres du pays et l 'economie canadienne en general ont beneficie de la fer
mete des prix des metaux et des mineraux, refletant les conditions economiques favo
rables qui regnaient a travers le monde. L'augmentation continue de la production. 
industrielle et de l 'activite commerciale a entraine un emploi plus complet des res
sources productives, ce qui a exerce une pression sur les prix. Les prix de la 
plupart des mineraux canadiens sont demeures stables ou ont augmente. 

La demande croissante de cuivre a maintenu I 'augmentation des prix qui 
avait commence en 1964 apres une periode de stabilite. L'ecart entre le prix du mar
che libre, a la Bourse des metaux de Londres, et les prix de contrat des producteurs 
s 'est accentue au cours de l 'annee. Le prix des producteurs a l 1interieur des Etats
Unis est passe de 34 cents a 36 cents la livre en mai. Il est passe a 38 cents en 
novembre, mais cette augmentation a ete annulee par suite de la decision du gouver
nement de mettre en vente 200,000 tonnes de cuivre de sa reserve strates:ique. Les 
prix des producteurs d •outre-mer sont passes de 32. 5 cents (E. -u.) a 36 cents en 
mai et a 38 cents en octobre. Le prix du cuivre a la Bourse des metaux de Londres 
a monte de 49 cents (E. -U.) en janvier a 70 cents en decembre. Le prix du cuivre au 
Canada a suivi le meme cours que celui des producteurs etrangers, passant de 35 
cents (Can.) au debut de 11annee a 40.75 cents a la fin de l'annee. 

Les prix du plomb et du zinc en Amerique du Nord n'ont pas change en 1965. 
Le prix canadien du. plomb est demeure a 15. 5 cents (Can.) la livre, franco depart de 
Toronto et de Montreal; le prix americain est demeure a 16 cents (E. -u.). Les prix 
des ventes a terme et au comptant de la Bourse des metaux de Londres ont oscille 
entre 16. 6 et 21 cents (Can.) la livre au debut de l 1annee; apres etre tombes a 12. 8 
cents en juillet, ils sont remontes a 15 cents avant la fin de l'annee. Le prix canadien 
et americain du zinc est demeure a 14. 5 cents (monnaie du pays) la livre' franco 
depart de Montreal et Toronto et de St-Louis Est, respectivement. Le prix de base 
des producteurs (en dehors de l 'Amerique du Nord) etait de £110 la tonne forte (14. 8 
cents la livre en monnaie canadienne). 
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Le prix courant de !'aluminium n'a pas change en 1965; ii est demeure a 
24. 5 cents (E. -U.) la livre. Les prix de l'antimoine, du molybdene, du nickel, de la 
potasse, du selenium, du soufre et du tellure sont egalement demeures stables. Le 
prix canadien du cadmium a baisse d'environ 20 p. 100, mais ceuxdesautresproduits 
mineraux ont augmente. Les prix de 1 'amiante de fibres choisies a prix plus modique 
ont augmente de 10 p. 100, ceux du bismuth de 90 p. 100 et ceux du tungstene d 'environ 
50 p. 100 au cours de l 1annee. Le prix moyende l'etainen1965 etaitde$1.78 (E.-:-U.) 
la livre en comparaison de $1. 75 I 'annee precedente. Le prix quotidien a oscille 
entre £1, 200 et plus de £1, 600 la tonne forte a la Bourse des metaux de Landres 
($1. 50 a $2 la livre en monnaie americaine). Les prix du mercure ont augmente 
presque conttnuellement en 1965. passant de $475 (E. -u.) la flasque en janvier a $775 
au plus la flasque en juin. A la fin de I 'annee, ils variaient de $535 a $540. 

Les producteurs canadiens de minerai de fer approvisionnant les marches de 
!'Europe occidentale et du Japon ont continue de faire face a la baisse des prix qu'ils 
connaissent depuis quelques annees. En Amerique du Nord, cependant, le prix de 
base du lac Erie est demeure de $10. 55 la tonne forte pour la qualite Mesabi ne 
necessitant pas le traitement au four Bessemer. Les boulettes du lac Superieur 
titrant 63 p. 100 en fer etaient cotees a 25. 2 cents (E. -u.) I 'unite de tonne forte. so it 
environ $15. 88 la tonne forte livree aux bateaux dans les ports situes au sud des 
Grands lacs. Ce prix n'a pas change depuis uncertain nombre d'annees. Les prix 
du petrole brut sont egalement demeures sans changement a I 'interieur du Canada. 

Commerce mineral 
La valeur des exportations de tous les principaux produits mineraux a aug

mente en 1965, exception faite de I •uranium. Les exportations de minerai de fer aux 
pays du Marche commun europeen (CEE)* ont triple, mais les expeditions aux 
Etats-Unis et 3..Ia Grande-Bretagne ont diminue quelque peu. La valeur des expor
tations d'aluminium, surtout au marche americain, a augmente de plus de 12 p. 100. 
Les exportations de cuivre se sont accrues de plus de 6 p. 100, la majeure partie de 
I 'augmentation est allee a I 'Europe. Les exportations de nickel ont connu une hausse 
de plus de 9 P· 100 dont la plus grande partie est allee aux Etats-Unis et alaNorvege; 
la valeur des expeditions a la Grande-Bretagne a baisse. La valeur des exportations 
de combustibles a augmente de plus de 5 p. 100. Les exportations de combustibles 
aux Etats-Unis ont depasse I 'augmentation totale des exportations, la difference venant 
de la reduction importante des expeditions a la Zone europeenne de libre-echange 
(ZELE) moins la Grande-Bretagne**· Le commerce des mineraux avec ces pays est 
redevenu normal apres des ventes exceptionnelles d'essence a la Suede en 1964. 

Les contingentements fixes par les Etats-Unis pour I 'importation de plomb et 
de zinc, en vigueur depuis 1958 et qui avaient restreint les importations americaines 
a 80 p. 100 de la moyenne annuelle des importations commerciales de la periode 1953 
a 1957, ont ete revoques en octobre 1965. En consequence, la valeur des exportations 
canadiennes de plomb et de zinc aux Etats-Unis a augmente considerablement, passant 
de 54 millions de dollars en 1964 a 77 millions en 1965. L'elimination de I 'influence 
paralysante de ces contingentements devrait faire augmenter a nouveau en 1966 les 
exportations de plomb et de zinc aux Etats-Unis. 

*Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. 
**Autriche, Danemark, Norvege, Portugal, Suede et Suisse. 
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COMPARAISON DES EXPORTATIONS DE L'INDUSTRIE MIN~RALE 
ET DES EXPORTATIONS GLOBALES DES MARCHANDISES CANADtENNES 

1950-1965 

La valeur des expor
tations de mineraux canadiens a 
presque quintuple entre 1950 et 
1965, ce qui donne un taux de 
croissance moyen annuel de plus 
de 11 p. 100, alors que l'ensem
ble des marchandises exportees 
a augmente de 7 p. 100 par 
annee au cour s de la meme peri
ode. La figure 11 compare lee 
deux sur une periode allant de 
1950 a 1965. L'echelle verticale 
dans ce graphique est logarith
mique; une ligne droite y denote 
un taux de croissance constant 
et compose. Ainsi, la figure 11 
permet de comparer le taux de 
croissance des exportations des 
mineraux et des metaux avec 
celui de !'ensemble des marchan
dises exportees • 

Les exportations de tous 
lea postes principaux du com
merce mineral revelent une 

1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 augmentation nette au cour s de 
Fig. 11 cette periode, malgre des chan-
gements importants dans la proportion relative de chaque poste comme 1 'indique la 
figure 12. Aprea ea hausse spectaculaire de 4 p. 100 du commerce mineral en 1954 
a 14 p. 100 en 1955 (la premiere annee complete d'expeditions en provenance du 
Labrador-Quebec), le mineral de fer s'est maintenu au niveau de 12 a 13 p. 100. De 
meme, lee combustibles fossiles sont passes de moins de 1 p. 100 du commerce en 
1950-1952 a plus de 16 p. 100 en 1962, pour finalement se fixer a 15 p. 100. La 
rapide croissance proportionnelle du mineral de fer et des combustibles s 'est faite au 
detriment des autres produits dont le pourcentage des exportations minerales entre 
1950 et 1965 a baisse: aluminium, 18 a 13 p. 100; cuivre, 13 a 10; nickel, 19 a 14; 
et amiante, 11 a 6 p. 100. La part du plomb et du zinc dans le marche de !'expor
tation, qui avait baisse d'environ 18 a 4 p. 100 au debut des annees 1960, a augmente 
de pres de 8 p. 100 par la suite, du fait de 1 •ouverture des usines de Bathurst et de 
Pine Point. La figure 12 demontre bien 1 'evolution du commerce de 1 'uranium qui, de 
2 p. 100 des exportations minerales en 1955,est passe a plus de 20 p. 100 en 1958 et 
1959 pour retomber a 2 p. 100 en 1965. 

Bien qu 'il se soit produit des changements importants dans la proportion du 
commerce exterieur occupe p;rr chaque produit entre 1950 et 1965, I 'orientation de ce 
commerce est demeuree stable. La figure 13 indique le commerce mineral du 
Canada selon lea destinations entre 1950 et 1965. Le graphique comporte une echelle 
verticale lineaire en deux parties. La partie inferieure' allant de 0 a 12 p. 100, est 
a une echelle 2. 5 fois plus elevee que la partie superieure, allant de 15 a 70 p. 100; 
cette disposition necessaire a 1 'etablissement du graphique a tendance a trop accentuer 
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Ies fluctuations du commerce avec le Japon, la ZELE (moins la Grande-Bretagne), la 
CEE et les «autres pays». A me sure que le commerce mineral canadien a pris de 
I 'expansion' la proportion des exportations aux Etats-Unis est demeuree a 60 p. 100. 
La Grande-Bretagne a detenu moins de 20 p. 100 de ce commerce pendant sept des 
neuf dernieres annees, alors qu •avant cette periode elle en detenait jusqu 'a 32 p. 100. 
La proportion des exportations a la Communaute economique europeenne, qui avait 
augments considerablement passant de 5 p. 100 en 1950-1952 a 11 p. 100 en 1960' a 
ensuite decline pendant trois ans. La proportion du commerce exterieur avec le 

Japon a atteint 4 p. 100 en 1961 et est demeuree a ce niveau depuis. La part de pres 
de 4 p. 100 du marche detenue par l 'AE LE, moins la Grande-Bretagne, est demeuree 
relativement constante. 

Les tendances du commerce mineral varient constamment, mais aussi long
temps que l'industrie miniere canadienne pourra se permettre d'affronter la concur
rence des marches internationaux, on peut s 'attendre que les mineraux joueront un 
role important dans les exportations du Canada. En supposant une expansion de 
l 'economie mondiale, les exportations de la plupart des mineraux devraient continuer 
Ieur ascendance. Parmi les quelques produits mineraux exportes quiaccusentactuel
lement une baisse de valeur, I 'uranium est probablement le plus important. Ce declin 
prendra fin sans doute lorsque la demande d'energie atomique deviendrapluspressante 
au cours des annees 1970. 
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REPARTITION PROPORTIONNELLE DES EXPORTATIONS DES 
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TECHNOLOGIE MINIERE EN 1965 

Les progres realises au Canada dans le domaine de la technologie miniere en 1965 
sont passes en revue dans cette section. En plus de ceux qui sont mentionnes, les 
entreprises minieres perfectionnent constamment leurs methodes et leurs instal
lations. Ces ameliorations ne Mneficient pas de la publicite accordee a des techniques 
entierement nouvelles' mais elles aident infiniment a reduire les frais' a ameliorer 
la securite et a accelerer les travaux. 

Production et methodes d •extraction 
La quantite de minerai et de pierre extraite est passee de 87. 7 millions de 

tonnes en 1950 a 256. 7 millions en 1963; on prevoit d'autres augmentations. 

Tonnage de minerai et de pierre extraite de carrieres au Canada, 
annees choisies. 1950 a 1963 

(en millions de tonnes) 

Source du minerai 1950 1960 1961 1962 

Mines de metaux ................... 45.9 101. 6 99.4 114.3 
Mines de minerais non metalliques .. 17.7 42.0 47.0 52.2 
Carrieres de pierre* ............... 34.1 55.8 59.7 62.5 

Total (autre que la houille) .......... 87.7 199.4 206.1 229.0 

1963 

123.9 
58.1 
74.7 

256.7 

Source: Bureau federal de la statistique, «Rapport general de l 'industrie miniere». 
*Comprend la pierre extraite pour la fabrication de chaux et de ciment, a !'exclusion 
du sable et du gravier. 

1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Production de minerai des mines de metaux, 1950-1964* 
(en millions de tonnes courtes) 

Rapport: 
Mines Mines a mines souterraines/ 

souterraines ciel ouvert** Total a ciel ouvert 

35.4 5.6 41. 0 6.3 
69.2 24.8 94.0 2.8 
64.2 29. 3 93.5 2.2 
62.4 33.2 95.6 1. 9 
60.2 57.3 117.5 1.1 
63.5 72.4 135.9 0.9 

*Prepare d 1apres les rapports des societes relatifs au nombre de tonnes expediees 
ou traitees. Les chiffres presentes ici ne correspondront peut-i'ltre pas aux rapports 
du Bureau federal de la statistique par suite d'une methode differente de compilation. 
A defaut de chiffres exacts, on a employe des chiffres estimatifs. 
**Ne comprend pas les dechets. 
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Dans le secteur des mines de metaux, en 1964, on a extrait 72.4 millions de 
tonnes de minerai d'exploitations a ciel ouvert et 63.5 millions de tonnes d'exploi
tations souterraines. c 'est la premiere fois que la production des mines a ciel ouvert 
excede celle des mines souterraines. 

Exploration 
En 1965, l 'initiative la plus spectaculaire clans le domaine de l 'exploration a 

conduit a la decouverte, a la suite de leves PI et de forages subsequents d 'anomalies, 
des massifs de plomb-zinc de la Pyramid Mining Co. Ltd. dans la region de Pine 
Point, sur la rive sud du Grand lac des Esclaves. 

Les divers instruments d 'exploration produits au Canada et a l 'etranger sont 
constamment perfectionnes* et toutes les innovations sont rapidement etudiees en vue 
de leur utilisation pratique. L'emploi de magnetometres tres sensibles, susceptibles 
d'enregistrer la difference d'emission de deux sondes a ecart vertical constant, a 
permis la mesure directe du premier derive vertical du champ magnetique total. Ce 
progres elimine l 'effet des variations diurnes qui sont plus marquees au nord qu •au 
sud. 

En developpant suffisamment la puissance de l 'organe emetteur de son 
appareil de prospection aeroporte Mark V a induction electromagnetique, une societe 
de Toronto croit pouvoir localiser des gites de minerai a des profondeurs allant de 
350 a 700 pieds, suivant leur importance. La meme societe a annonce la mise au 
point d'un spectrometre a rayons gamma tres sensible qui sera utilise clans des 
avions legers. 

On a reduit semi-automatiquement les donnees d'un leve aeromagnetique 
experimental clans le sud de l 'Alberta. 

Une societe de Toronto a annonce en 1965 la mise au point d 'un nouveau 
seismographe portatif qui permettra d'effectuer des leves a faible profondeur par 
refraction et par reflexion. La meme societe a donne certains renseignements sur 
son Hydrosonde 2A servant a profiler le fond marin. 

On a accompli d 1autres progres clans lea techniquesd'explorationgeochimique. 
Certains travaux publies ont decrit les methodes utilisees par la Commission geolo
gique du Canada. 

Meth odes d 'extraction 
L'usage plus repandu de remblais de residua cimentes a permis plusieurs 

ameliorations clans les methodes d'extraction en 1965. L'lnternational Nickel Com
pany of Canada, Limited (INCO) a mis au point dans sea mines une methode d'extrac
tion par <<havage et remblayage de sections». Dans la nouvelle methode, une galerie 
boisee suivant le procede d'embouage est entouree de remblais de residus cimentes. 
Apres l 'amenagement de trous-caisses dans le remblai, une sole superieure est ame
nagee. entre 60 et 75 pieds au-dessus du chantier de havage. Des forages a distance 
permettent de deloger le minerai extrait a l 'une des extremites. Le minerai con
casse est enleve et la section est remplie d'un melange forme d'une partie de ciment 
et de 30 parties de residua. Le memeprocedeestapplique pour la sectionsuperieure. 

A la Falconbridge Nickel Mines Limited, on a epaissi de 5 a 12 pouces les 
planchers de residua cimentes clans lea chantiers de havage et de remblayage a la 

*Pour un expose plus technique, voir: Peter Hood, «Mineral Exploration Trends and 
Developments in 1965», Canadian Mining Journal, fevrier 1965. 
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suite d'essais effectues pendant l'annee. La proportion du ciment au residua ete 
changee de 1:6 a 1:12. Ce procede a reduit lea dommages causes par le sautage et 
permis des economies de materiel et de main-d'oeuvre. 

Des methodes ameliorees de forage et de sautage, d'etayage et de boulon
nage' et la disponibilite de remblais de residua cimentes destines a faciliter la recu
peration des piliers, ont amene la reprise de la methode d 'abattage avec deblaiement 
partiel dans certaines mines anciennement exploitees par havage et remblayage. 
L'INCO est l'un des chefs de file dans la reapplication de cette methode d'extraction. 

Forage et sautage 
En 1965, on avait tendance a utiliser des trous de forage de plus grands dia

metres dans lea mines souterraines. Des essais dans ce domaine se poursuivent 
actuellement sur une grande echelle dans la region de Sudbury. 

Aprea de nombreux essais, la Cominco Ltee a reussi la mise au point de 
dispositifs permettant de reduire le bruit dans ses mines. 

Un fabricant canadien a mis sur le marche un «foret Venturi» dont le role 
est de chasser rapidement les eclats du trou au moyen d'un jet d'air sous haute 
pression. Les ailes du foret, tres espacees, permettent 1 'evacuation des debris 
deloges par la tete foreuse. 

Dans le domaine du sautage, les progres ont facilite surtout la manutention 
et le chargement des melanges de nitrate d'ammonium-fuel-oil(NA-FO). Aun certain 
endroit, on a transporte du NA-FO par convoyeur sur une distance de 1,000 pieds, ce 
qui simplifiait de beaucoup le probleme de la manutention. On a adopte en divers 
endroits des grains plus fins de NA afin d 'en faciliter la detonation par amorce elec
trique. La Cominco a mis au point du NCN qui est employe a des fins de sautage 
secondaire. On a perfectionne et adapte le detonateur Anodet de NA-FO bien connu 
pour le sautage synchronise. Connu sous le nom d'Anodet a long retard, on peut 
11obtenir actuellement en 16 periodes. 

Percement de galeries et de tunnels 
On continue 1 'amelioration des jumbos automoteurs qui semblent regagner le 

terrain perdu au benefice des perforatrices a support pneumatique dans le chassage 
lateral. Deux hommes manient facilement trois foreuses avec moins de fatigue et de 
danger. 

Le tunnel Granduc, un des plus longs en voie depercementau Canada, traver
sera 11. 6 milles de granodiorite avec une ouverture de 12 pieds sur 14. L'outillage 
comprend un jumbo a sept perforatrices. un chargeur electrique avec benne de 1 1/4 
verge cube. des locomotives a trolley et accumulateurs de 10 tonnes et 20 wagons 
basculants de 10 tonnes. Des rapports mentionnent des progres de plus de 60 pieds 
par equipe. 

Re montage 
Des changements dans les techniques de remontage comprenaient la mise au 

point de perforatrices de remontes dans les mines de 1 'INCO. On a perce au cours 
de 1 'annee quelque 2, OOO pieds de puits de remontes de 48 pouces de diametre. Les 
remontes sont realisees en deux etapes. En premier lieu, on creuse vers le bas a 
1 'aide d 'un foret a trois cones un trou pilote de 9 7 /8 pouces. Le foret est ensuite 
remplace par un alesoir qui, tire vers le haut, complete la remonte. 
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La Falconbridge a utilise avec succes ce procede dans le per cement des puits 
de remontes de quatre pieds de diametre a travers du norite. 

On utilise plus frequemment, pour l'ouverture de remontes, des techniques 
comportant le percement de trous de sautage a partir d'un niveau superieur; de meme 
I 'usage de cages et de plate-formes de remontes est devenu plus courant. 

Foncage de puits 
A Lynn Lake, le forage du puits de 3, OOO pieds d 'un diametre de quatre pieds 

a c!U etre interrompu a une profondeur de 2,800 pieds, obligeant d'effectuer les der
niers 200 pieds a l'aide d'un grimpeur de remontes, a partir du niveau de 3,000 pieds. 
Une deviation du trou pilote de 12 1/4 pouces au niveau de 2, 800 pieds a amene ce 
changement de plans. 

L'experience acquise dans les mines de potasse de la Saskatchewan a permis 
d'ameliorer les methodes de fongage de puits au Canada. Les puits dans ces mines 
sont circulaires et revetus de beton. A I 'Allan Potash Mines, on a etabli un nouveau 
record au Canada en creusant sans sautage 471 pieds en un inois lors du fongage d'un 
puits de 16 pieds de diametre. Dans la mine de l'Alwinsal Potash of Canada limited, 
on utilise une cage de fongage a sept paliers. On n'emploie pas d 1explosifs, !'exca
vation se fait a 11aide de concasseurs de paves et de deux deblayeuses Cryderman. 
On cimente tout en creusant. 

L'INCO a commence le forage du puits de mine le plus profond en Amerique 
du Nord. Fore a la mine Creighton, le puits no 9 aura 7, 150 pieds de profondeur. 
De forme circulaire, ii aura 21 pieds de diametre et sera entierement revetu de 
beton. Des cables plus puissants permettent la remontee en une seule etape dans un 
puits de cette profondeur. 

Manutention des materiaux 
A Matagami et ailleurs, on utilise de plus en plus dans !'extraction souter

raine du materiel de chargement et de transport a pneus en caoutchouc. 
Un systeme telecommande nouvellement installe dans la mine Eldorado 

permet a un seul homme de s'occuper du roulage. On a obtenu le meme resultat a la 
mine Renabie en automatisant les portes de culbutage et de ventilation. 

Les systemes manuels de hissage cedent la place aux systemes automatises. 
D'une source certaine ,on rapporte que 70 p. 100 des nouvelles installatione de hissage 
sont automatisees. 

Appui technique 
Les exploitants de mines, aides des grandee societes minieres et de cher

cheurs gouvernementaux et universitaires, prennent de plus en plus conscience de la 

mecanique des roches et de son influence sur la planification des mines. Ces recher
ches ont donne des resultats encourageants: un meilleur choix des methodes d'extrac
tion, I 'installation prealable de supports et des techniques de boulonnage ameliorees. 

L'emploi de beton dans le revetement des puits devient plus frequent, ainsi 
que !'usage de remblais de residue cimentes. 
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Mines a ciel ouvert 
La tendance a utiliser des plus grosses pelles mecaniques et des moyens de 

transport a plus grande capacite a continue de se manifester. L'aluminium entre de 
plus en plus dans la fabrication des carrosseries des vehicules de transport. 

Divers chargeurs articules a pneus en caoutchouc ont fait leur apparition; ils 
permettent plus de mobilite la oil ils peuvent etre employes avec avantage. 

Les exploitants de mines a ciel ouvert emploient couramment les calcula
trices pour simuler les travaux pendant la planification. Cette methode permet un 
choix plus judicieux de materiel et un meilleur amenagement des mines. 

Main-d'oeuvre 
La penurie de personnel a ete le probleme predominant des exploitants de 

mines au cours de l'annee. Malgre !'expansion rapide et la prosperite sans precedent 
de l'industrie miniere, le manque de main-d'oeuvre devient de plus en plus critique. 
Toutes les categories d'employes comme les manoeuvres, ouvriers specialises et 
professionnels sont recherchees. Les societes minieres, Ies societes profession
nelles et les maisons d'enseignements s'inquietent serieusement ace sujet et tentent 
de resoudre ce probleme. 

Les conditions de travail dans l'industrie miniere sont devenues meilleures 
et plus seduisantes. L'effort physique demande dans le travail diminue avec le per
fectionnement du materiel. La suppression du bruit, une ventilation rationnelle et 
la disposition de meilleurs moyens recreatifs transforment peu a peu les milieux de 
travail et de vie du personnel de l 'industrie miner ale. 

POINTS SAILLANTS DE L'INDUSTRIE MINIERE EN 1965 

En 1965, la valeur de la production minerale canadienne a augmente dans toutes les 
provinces et les territoires, a I 'exception du Yukon. Un certain nombre de nouvelles 
mines ont contribue a cette augmentation; d 'autres pro jets envisages portent a croire 
que cette tendance va se poursuivre. 

Deux nouvelles mines de molybdene en Colombie-Britannique ont largement 
aide a porter la production a six fois celle de l 'annee precedente. Deux autres gites 
importants de molybdene sont en voie d'amenagement en Colombie-Britannique; leur 
exploitation est prevue pour 1966 et 1967 respectivement. Une mine de fer actuel
lement en voie d'amenagement augmentera presque de moitie la production provin
ciale en la portant a 3 millions de tonnes en 1966. La recherche de metaux communs 
a ete tres poussee au cours de l'annee. Des sondages au diamant effectues a d'impor
tants gites cupriferes a faible teneur dans la presqu •enclave de I 'Alaska et au nord de 
Stewart, dans le nord-central de la Colombie-Britannique, ainsi que dans la vallee 
Highland, ont donne des resultats encourageants. 

La Pine Point Mines Limited a commence I 'expedition reguliere de minerai 
de plomb-zinc et de concentres de sa mine du Grand lac des Esclaves, dans les 
Territoires du Nord-Quest, a la suite de la mise en service de son concentrateur 
d 'une capacite quotidienne de 6, OOO tonnes. Une autre societe de la region de Pine 
Point a annonce, vers la fin de l'annee, que des forages au diamant effectues sur 
son terrain, ont indique un gite mineral possible. Les perspectives de production 
minerale du Yukon paraissent meilleures a la suite de l 'annonce de la mise en valeur 
prochaine du gite d'amiante de Clinton Creek, situe a 120 milles environ au nord et a 



18 

l 'ouest de Whitehorse; de I 'exploitation possible du gisement cuprifere de la New 
Imperial Mines Ltd., au nord-ouest de Whitehorse, et de la decouverte de ressources 
considerables de plomb-zinc au cours de travaux d 'exploration dans la region de 
Vangorda, en bordure de la Colombie-Britannique. La decouverte la plus importante 
faite en Alberta en 1965 a eu lieu a Rainbow Lake, dans le nord-ouest de la province, 
oii un puits de decouverte et deux puits adjacents ont traverse une nappe petrolifere 
et gazifere apparemment tree riche. Les forages d'exploration et de tragage dans la 
province ont etabli un nouveau record annuel et la valeur du soufre elementaire extrait 
du gaz naturel a augmente d'environ 25 p. 100. 

En Saskatchewan, la production de potasse, effectuee par trois societes, a 
augmente de 65 p. 100 par rapport a l 'annee precedente. Deux autres societes ont 
fore des puits et trois autres ont annonce et amorce de vastes travaux de mise en 
valeur. On s •attendait a la fin de l 'annee qu 'une autre societe annoncerait prochai
nement la mise en chantier d'une exploitation. Sans y inclure les trois producteurs, 
ces travaux comprenaient le forage de 12 puits, dont quatre sont actuellement en 
cours, et la construction de sept nouvelles affineries de potasse, dont l'une est com
mencee. Toutes ces exploitations sont censees etre mises en service d'ici 1969. Le 
cout d'amenagement initial de toutes lee exploitations de potasse en Saskatchewan 
atteindra 600 millions de dollars d 'ici 1970 et la capacite de production de ces mines 
et affineries sera d'environ 12 millions de tonnes courtes de KCl ou de sept millions 
de tonnes courtes de K20 equivalent. On a evalue a 12.4 millions de tonnes courtes 
de K20 la capacite mondiale de production de potasse en 1965. 

Au Manitoba, I 'International Nickel Company of Canada, Limited (INCO) a 
poursuivi l 'amenagement de ses mines Birchtree et Soab oii la production doit com
mencer en 1968. La Sherritt Gordon Mines, Limited a commence le forage de puits 
pour fins d 'exploration et de tragage souterrain sur sa propriete de Lynn Lake. 

L'INCO a egalement entrepris un programme d 'amenagement de mines en 
Ontario qui verra la mise en production de quatre nouvelles mines dans la region de 
Sudbury. La societe a aussi annonce des programmes d'expansion a deux usines 
actuelles de la region de Sudbury, l 'amenagement de la mine Little Stobie et la cons
truction d'une nouvelle usine d'une capacite quotidienne de 25, OOO tonnes. Dans la 
region de Kirkland Lake, la nouvelle usine de bouletage de la Jones & Laughlin Steel 
Corporation produit a pleine capacite. La Caland Ore Company Limited a termine la 
construction de son usine de bouletage et de criblage, dans la region de Steep Rock. 

Au Quebec, la production de cuivre s•est accrue de plus de 10 p. 100 et 
devrait continuer lorsque les trois nouvelles mines, mises en service en 1965, pro
duiront au maximum. Outre ces nouveaux producteurs,dont l'un est situe pres de 
Sherbrooke, dans lee Cantons de l'Est, un autre dans le canton Poirier, au nord 
d'Amos, et le troisieme pres de Belleterre, la capacite quotidienne de production du 
concentrateur de la Gaspe Copper Mines, Limited a ete portee de 7, 500 a 11, OOO 
tonnes de minerai, et celle de l'usine de l'Orchan Mines Limited a ete augmentee en 
vue de traiter le minerai de la mine adjacente de la New Hosco Mines Limited. 

A Terre-Neuve, la production miniere a augmente rapidement, en particulier 
celle du minerai de fer. La Wabush Mines a commence en 1965 !'expedition de con
centres produits a son usine de Wabush (Labrador), d 1une capacite annuelle de 5.3 
millions de tonnes; du total de la production,4. 9 millions de tonnes sont bouletees a 
l'usine de sa filiale, I 'Arnaud Pellets, situee a Pointe-Noire (Quebec). L'Iron Ore 
Company of Canada a produit environ 6 millions de tonnes de concentres au complexe 



19 Rapport general 

Carol, pres de Labrador City, et le bouletage de quelque 5 millions de tonnes a ete 
effectue a l 'usine adjacente, propriete de la Carol Pellet Company, une filiale de 
l 'IOCC; le reste a ete expedie sous forme de concentre. Des travaux en cours por
teront la capacite de production annuelle de l 'usine de bouletage a 8 millions de tonnes 
et, probablement, a 10 millions de tonnes par la suite. En outre, une nouvelle mine 
de cuivre a ete mise en exploitation a Terre-Neuve au cours de l 'annee et une autre 
etait en voie d'amenagement pour entrer en production en 1966. 

LES MINERAUX DOMINENT DANS LES ECONOMIES PROVINCIALES 

Indicateurs economigues 

Le compte rendu precedent de l 'activite de l 'industrie minerale dans chacune des 
provinces et dans les territoires indiquent que 1965 a ete une annee de grands pro
gres ou presque toutes les regions du Canada ont connu un accroissement de leur 
production minerale. L'analyse suivante traite des realisations et des tendances qui, 
depuis 1950, ont prepare l 'essor actuel de l 'industrie minerale, et de ! 'importance 
relative de cette industrie dans 11 economie de chaque province. 

La figure 14 permet de prendre connaissance de ! 'expansion realisee dans 
chacune des provinces depuis 1950 et de comparer ! 'importance relative des diverses 
industries minerales provinciales. La ventilation par province dans cette section 
demontre que, malgre la difference dans ! 'importance et le rythme de croissance des 

Contribution procentuelle des provinces 8 la valeur totale de 
la production minerale canadienne, 1950 BI 965 

1950 1955 1960 1965 

Ontario 35.1 32.5 39.4 26.4 
Alberta 13.0 18.2 15.9 21.4 
Quebec 21.1 19.9 17.9 18.8 
Saskatchewan 3.4 4.7 8.5 8.7 

""' 
Ca lombie- Br i tanniq ue 13.3 10.5 7.5 7.5 
Terre-Neuve et Labrador 2.5 3_g 3.5 5.9 
Manitoba 3.1 3.5 2.4 4.9 
Nouveau-Brunswick l.2 0.9 0.7 2.2 

""' ~~~~~~ :~~~ ~~s ~ :rd-Oue s t 0.8 1.5 1.1 2.0 
5.6 3.7 2.6 1.8 

""' 
Xukon 0.9 0.8 0.5 0.4 11 e-d u- Prine e-E douard 
Canada 100.0 100.0 100.0 

""' 

Fig. 14 
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points saillants de l 'economie canadienne peuvent servir d •arriere-plan aux statis
tiques qui suivent pour chacune des provinces. 

Une evaluation de la croissance economique depuis 1950 doit tenir compte de 
la periode de transition d •apres-guerre entre 1946 et 1949 durant laquelle toutes lea 
industries devaient se readapter aux nouvelles conditions economiques. L'augmen
tation importante des depenses personnelles et commerciales durant cette periode, 
apres la suppression des restrictions du temps de guerre, a contrebalance la reduc
tion marquee des depenses gouvernementales. Par voie de consequence, le total des 
depenses de l 'economie n •a baisse que legerement par rapport au sommet atteint 
durant la guerre en 1944; aussi en 1949, il avait de nouveau atteint ce niveau. En 
1949-1950, presque tous lea secteurs avaient retrouve leur niveau de production du 
temps de guerre. Ainsi, durantcette periodedetransition, l'economiedans son ensem
ble a maintenu lea gains de production et d'emploi des annees de guerre. Elle reste 
neanmoins une periode d 1augmentation des prix apres la suppression de la reglemen
tation de ceux-ci, et la majoration des prix des mineraux est demeuree la principale 
cause d •une grande partie de l 'augmentation de la valeur de la production. Durant la 
periode de 1946 ii 1949, la valeur de la production minerale a presque double alors 
que l'indice du volume n'a augmente que du tiers. En meme temps, la mise en valeur 
des ressources minerales connaissait un nouvel essor qui, des 1950, se refletait dans 
l 'augmentation de la valeur de la production. 

Les annees 1950 ii 1956 ont ete temoins d1une croissance remarquable de 
l 'industrie miner ale et de 11 economie dans son ensemble. Le produit national brut per 
capita a augmente en moyenne au taux annuel compose de 6.4 p. 100, en termes de 
dollars actuels, alors que la valeur per capita de la production minerale s •accroissait 
au taux beaucoup plus eleve de 9. 8 p. 100. Par la suite, cependant, la production 
nationale per capita a baisse et cet indice d'expansion economique est demeure 
jusqu •en 1962 en dessous du sommet atteint en 1956, alors que la valeur per capita de 
la production minerale a continue d 1augmenter apres une legere baisse en 1958. 

Les raisons de· la croissance rapide de 11industrie minerale au cours des six 
ou sept premieres annee s de la decade 1950 se trouvent dans l 'expansion de l 'industrie 
minerale au niveau provincial. 

Plusieurs forces ont contribue ii la croissance remarquable de l 'ensemble de 
l'economie. L'un des elements les plus puissants de cette expansion a ete les depen
ses gouvernementales pour la defense au debut des annees 1950, a la suite du declen
chement de la guerre de Coree. Un second element principal de croissance econo
mique a ete l 'activite soutenue dans le domaine de la construction. L'industrie mine
rale a repondu au besoin de materiaux de defense cree par la guerre de Coree et en 
meme temps a ete un facteur vital dans la croissance de l 'industrie de la construction. 
La periode d 'expansion de 1950 ii 1956 a aussi ete caracterisee par une hausse sans 
precedent des exportations, hausse due surtout au developpement des industries pri
maires' en particulier a l 1industrie minerale' denotant l 'attention apportee par les 
Etats-Unis a la penurie de materiaux bruts strategiques. L'industrie minerale a 
attire la majeure partie des investissements afin d'augmenter la production pour 
subvenir a la demande mondiale. 

En 1957, l 'expansion economique a connu un temps d •arret par suite d •une 
reduction de la demande mondiale de produits; la l~gere baisse de la production 
minerale en 1958 a marque le seul recul durant toute la periode de rapide croissance 
qui avait commence en 1946. 
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Le ralentissement dans la croissance economique du Canada entre 1957 et 
1961 ressort du fait que I 'augmentation annuelle moyenne du produit national brut 
(en dollars actuels) per capita n 'a atteint que 1. 5 p. 100. La production minerale a 
toutefois augmente un peu plus rapidement, soit au taux moyen annuel per capita de 
3. 5 p. 100, ce qui prouve que pendant une periode de regression l 'industrie minerale 
est toujours une force active qui aide a ralentir le declin economique. 

En 1961, l'economie canadienne a connu un redressement soutenu et, durant 
cette nouvelle periode de croissance, l 'industrie minerale a ete l 'un des secteurs les 
plus actifs. 

La figure 15 montre que l 'indice de la valeur nette de la production minerale 
augmente beaucoup plus rapidement que celui de I 'ensemble de l 'industrie depuis 1953. 
En comparaison des annees 1946 a 1949, l 'indice de la valeur nette de la production 
minerale depasse actuellement de plus d 'un tiers celui de l 'industrie en general. La 
tendance de la production minerale, en tant que pourcentage de I 'ensemble de la pro
duction primaire,a ete egalement vers la hausse' passant de 20 p. 100 en 1950 a plus 
de 30 p. 100, alors que le pourcentage de la production agricole baissait d 'environ 
60 a 40 p. 100. Ces tendances montrent le changement extraordinaire qui s 'esteffec
tue dans ! 'importance relative des deux industries primaires, car la croissance totale 
de l 'industrie minerale est presque aussi elevee que le declin de ! 'agriculture malgre 
les fortes exportations de ble depuis 1962. Ainsi, comme l 1indiquent I 'augmentation 
de la valeur nette et le tableau changeant du secteur primaire, l 'industrie minerale 
demeure la plus prospere. 

En examinant brievement le comportement de l 'industrie minerale dans cha
cune des provinces entre 1950 et 1964, on s'aperc;:oit que !'evaluation est faite en 
tenant compte de certaines tendances et de certains evenements importants comme la 
guerre de Coree en 1950, les deux ou trois pauses qui ont ralenti le progres econo
mique au cours des annees 1950, la devaluation de la monnaie en 1962, les importants 
progres realises dans ! 'exploitation des ressources de petrole, de gaz, de minerai de 
fer, d 'uranium et de mineraux non ferreux ainsi que la croissance gen er ale de la po
pulation et de l 'economie du pays. Un autre facteur d 'importance primordiale reside 
dans la position actuelle du Canada dans l 'industrie miner ale mondiale, dont I 'expose 
sur le sujet traite dans I •article The Canadian Mineral Industry in 1964 and World 
Position 1954-1963, esquisse les principaux evenements mondiaux ayant eu une 
influence sur l 'industrie minerale canadienne au cours des dernieres annees. 

Colombie - Br itannique 
La valeur de la production minerale dans cette province n •a pas augmente 

regulierement au cours de la periode 1950 a 1964; en fait, apres une hausse impor
tante en 1951, une baisse s'est manifestee jusqu'en 1954, suivie d'une reprise de deux 
ans et d'un declin subsequent amenant la production en 1958 a un niveau inferieur a 
celui de 1953. A partir de 1958, cependant, les progr~s ont ete constants, surtout 
depuis 1961. La presente vague de prosperite est caracterisee par I 'expansion rea
lisee dans les industries du cuivre, du minerai de fer, du petrole et du gaz, bien que 
la majorite des 35 mineraux produits dans la province, a I 'exception de I 'or, aient 
enregistre des progres importants. La diver site croissante de la nouvelle industrie du 
molybdene confirme que son rapide developpement a ete egalement une cause primordiale 
de I 'emergence de la Colombie-Britannique comme province productrice de mineraux. 
Bien que I •exploitation forestiere demeure l 'industrie primaire la plus importante de 
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la province, les indicateurs de la 
figure 16 montrent que l 1industrie 
minerale prendra une place predo
minante dans l 'economie provinciale 
tandis que I 'agriculture continuera 
son declin . 

La valeur de I 'augmentation 
de la production miner ale en Alberta 
entre 1950 et 1964 etait plus elevee 
que dans toute autre province. Mal
gre de legers ralentissements en 
1953 et 1958, l 'economie minerale 
dans son ensemble afaitdesprogres 
rapides et la valeur de la production 
a presque sextuple au cours de cette 
periode. Le petrole brut, le gaz 
naturel et les sous-produits du gaz 
naturel sont les elements les plus 
importants de l 1industrie de l 1Alberta. 
En 1950, ils representaient 63 p.100 
de la valeur totale et 92 p. 100 en 
1964. Au cours des memes annees, 
la production houillere, reduite au 
quart de sa valeur de 1950, est 
depassee main tenant par le soufre. 
La production de materiaux de cons
truction a suivi parallellement 
I 'expansion economique de la pro
vince, ayant presque quadruple en 
valeur. 

L'expansion remarquable 
Fig. 17 

de l 'industrie du petrole et du gaz a 
eu des repercussions sur toute l 'economie de I 'Alberta et elle est la principale cause 
des changements marques dans les indicateurs de la figure 17. La proportion de la 
valeur nette de toutes les industries primaires detenue par l 'industrie miniere, actuel
lement d 'un quart plus elevee que celle de I 'agriculture' n 'atteignait que le tiers de 
celle-ci en 1950. 

Saskatchewan 
La production minerale de la Saskatchewan a tres peu varie jusqu 'en 1954. 

Depuis lors, les progres ont ete constants si l 'on excepte un ralentissement en 1959 
et en 1960. La valeur globale de cette production s'est multipliee par huit entre 1950 
et 1964. L'expansion amorcee en 1954 provenait du doublement de la production de 
petrole brut obtenue dans l 1annee. En 1955, un nouvel element de croissance est 
entre en jeu lors de l'exploitation des gisements d1uranium de la region du lac Atha
basca. La production de petrole brut et d'uranium s'est accrue rapidement jusqu'en 
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1958, tandis que celle du cuivre a atteint son maximum en 1956 et que celle du zinc a 
baisse quelque peu en comparaison de son sommet de 1952. En 1959 et 1960, les 
gains du petrole brut ont ete faibles et la production d'uranium a commence a peri
cliter, tombant de son sommet de 59. 8 millions de dollars atteint en 1958, a 16. 6 
millions en 1964. Malgre ce declin, la production minerale de la Saskatchewan a 
commence a progresser en 1961, grace a I 'augmentation de la production de petrole 
brut. En 1962 est entre un nouvel element en faveur de la croissance de la production 
de l 'industrie minerale de la Saskatchewan, avec la production de potasse de fac;on 
continue. En 1964, le petrole brut et la potasse representaient les trois quarts de la 
valeur de la production miner ale de la province. Tout indique que ces deux mineraux 
contlnueront a former les deux secteurs de croissance les plus importants de l'eco
nomie minerale de la Saskatchewan pendant plusieurs annees. L 'evolution industrielle 
est bien indiquee par le declin proportionnel du cuivre et du zinc qui, en 1964, ne 
representaient plus que 8 p. 100 de la valeur totale de la production contre 65 p. 100 
en 1951. Cependant, la reprise d'activite dans la recherche des metaux communs 
permet de prevoir une meilleure diversification de l'industrie lorsque ces deux me
taux auront retrouve une certalne importance. L'economie minerale dans son ensem
ble a connu une expansion soutenue comme le revelent les tendances indiquees a la 
figure 18. 

Manitoba 
Entre 1950 et 1954, tres peu de changements sont survenus dans la valeur 

annuelle de la production minerale du Manitoba. Apres une importante augmentation 
en 1955, la valeur, demeuree pres de ce nouveau niveau jusqu 'en 1961, a fait un saut 
eleve. Depuis lors, la production a augmente continuellement. La valeur de la pro
duction en 1964, en s'elevant a 175 millions de dollars, soit un peu plus de cinq fois 
celle de 1950, reste cependant relativement modeste en comparaison des 286 millions 
de dollars de la Saskatchewan et des 747 millions de l 1Alberta. Contrairement a ces 
deux provinces' l 1industrie du petrole brut n 'a pas ete un facteur important dans la 
croissance de la production miner ale 
du Manitoba. La production de 
petrole brut, commencee en 1951 et 
dont la valeur a atteint un maximum 
de 15. 5 millions de dollars en 1957, 
a baisse depuis. L'augmentation 
soudaine de la valeur de la pro
duction minerale en 1955 est sur
venue a la suite de l 'ouverture de la 
mine de nickel de Lynn Lake en 
1954. Celle de 1961 a resulte de la 
production d'une nouvelle exploi
tation de nickel a la mine Thompson. 
Presque toute la croissance de la 
production du Manitoba dans les 
annees 1960 provient de quelques 
augmentations dans la production de 
cuivre et de zinc et de celle tres 
elevee de nickel. En 1964, ces 
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trois metaux representaient plus des 
quatre cinquiemes de la production 
miner ale de la province, le nickel 
a lui seul representait pres des deux 
tiers. La figure 19 indique que 
l 'accroissement recent de la pro
duction minerale est significatif, 
meme dans une proviD.ce OU i 'agri
culture joue un role si important. 

La production minerale en 
Ontario, en croissance presque con
tinuelle depuis 1950, a connu au 
cours de cette decade des augmen
tations annuelles dont une particu
lierement importante en 1959, 
suivie d 'un declin de 1960 a 1963 
avec finalement un renversement de 
cette tendance en 1964 qui a ramene 
le niveau de production a celui de 
1961. Le sommet de 1960 n 'a ete 
depasse qu'en 1965. L'augmentation 
generale a presque triple entre 1950 
et 1964. Le nickel a ete l 'un des 
mineraux qui a le plus contribue a 
cette croissance durant la decade 
1950; la valeur de sa production est 
passee de 112 millions de dollars en 
1950 a 243 millions en 1957 et a cesse 

d 1augmenter a la suite de la reduction des achats du gouvernement des Etats-Unis 
pour la constitution de sea reserves strategiques. Apres la suspension en 1960 des 
expeditions de nickel cubain au monde occidental, la production ontarienne de nickel a 
atteint un record qui n 'a ete surpasse qu 'en 1965. La production de cuivre a aussi 
augmente continuellement jusqu 'en 1957, mais une reduction des prix a entraine un 
declin dans la valeur et fait baisser la production. En augmentant le tonnage, le 
niveau de 1956,atteint de nouveau en 1960, est demeure assez stable jusqu'en 1964, 
tant en quantite qu 'en valeur. La production d 'or a diminue graduellement. Quant a 
celle de l'argent, elle a augmente sans cesse au cours de la decade 1950 et, apres un 
arret au debut de la decade 1960, I •augmentation en valeur a repris par suite d 'une 
elevation des prix. Le mineral de fer dont la production a commence d 'augmenter au 
milieu de la decade 1950 a, apres un leger ralentissement en 1960, repris son ascen
sion. Parmi lea mineraux non metalliques, le sel a connu une augmentation constante 
bien que moderee. Les materiaux de construction,qui ont triple en valeur au cours de 
la decade 1950,ont fourni un solide appui a l'industrie ontarienne. Le produit mineral 
ayant le plus influence lea tendances de la production minerale de I 'Ontario entre 1950 
et 1964 a ete I 'uranium: apres un sommet de 268 millions de dollars atteint en 1959, 
la valeur de sa production est tombee a 109 millions en 1964, causant un retard a la 
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croissance generale de la production au debut de la decade 1960. Denouvelles exploi
tations de metaux communs et de minerai de fer en 1963 et en 1964 devraient bientot 
restaurer aux courbes de l 'industrie minerale de la figure 20 les tendances qu 'elles 
presentaient au cours de la decade 1950. Malgre le ralentissement de l'industrie 
miniere au debut des annees 1960, celle-ci a augmente son importance relative dans 
le secteur primaire depuis 1950 tandis que celle de I 'agriculture a diminue. 

Entre 1950 et 1964, la valeur annuelle de la production miner ale du Quebec a 
triple. Les principales periodes de croissance se situent aux annees 1954-1955 et 
celles qui ont suivi 1960; en fait, la valeur de la production a autant augmente entre 
1961 et 1964 que durant la periode beaucoup plus longue de 1950 a 1960. Au debut des 
annees 1950, seuls le zinc, l'amiante et les materiaux de construction donnaient des 
signe s de croissance. En 1954, I 'exploitation du minerai de fer a commence au 
Quebec-labrador et la valeur de la production est rapidement passee de 3. 8 millions 
de dollars au debut,a 65.8 millions en 1957. Par la suite, cette valeur a suivi une 
evolution comportant des hausses et des baisses annuelles mais, depuis 1961, la 
hausse a ete constante par suite de la construction et l 'agrandissement de l 'usine de 
la region du lac Jeannine. Depuis le debut de I 'exploitation en 1954' la production de 
minerai de fer au Quebec est celle dont le tonnage a le plus augmente: elle constituait 
en 1964 le quart de toute la production miner ale. En 1959, la production de zinc, 
tombee au tiers de son niveau de 1951, a augmente legerement par la suite et, lorsque 
la production des nouvelles mines de la region de Matagami a commence en 1964, le 
zinc a rapidement depasse I 'or pour prendre la troisieme place parmi les metaux au 
Quebec. la production de cuivre s •est developpee rapidement au milieu de la decade 
1950 afin de repondre aux exigences de la constitution des reserves strategiques des 
Etats-Unis et a la demande europeenne, mais par suite de prix peu eleves, la valeur 
record obtenue en 1956 n'a pu etre atteinte de nouveau qu'en 1964, bien que la pro
duction soit demeuree elevee. L'augmentation recente des prix et la production 
accrue qui a suivi l 'ouverture des mines de Matagami ont porte en 1965 la valeur et 
la production de cuivre a un nouveau record, qui a ete neanmoins depasse par le 
minerai de fer. La production d 'amiante dont le tonnage a augmente de 50 p. 100 
a vu sa valeur doubler entre 1950 et 1964. Le progres accomplis au cours 
des dernieres annees lors de la mise en valeur des gisements d'amiante de 11Ungava 
assure une croissance progressive 
al 'industrie quebecoise de l 'amiante. 
Les quatre principaux mineraux, 
dont le. minerai de fer, le cuivre, 
le zinc et l 'amiante, constituent 
actuellement 60 p. 100 environ de 
la production minerale du Quebec. 
la production de materiaux de cons
truction, dont la valeur s 'est mul
tipliee par trois depuis 1950, a 
egalement fourni une aide importante 
a l 'economie minerale de la province. 
la figure 21 indique la croissance 
des mineraux dans l 'economie du Fig. 21 
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Quebec, oil ils prennent progressi
vement la place cedee par I 'agricul
ture. 

Nouveau-Brunswick 
I.a production minerale du 

Nouveau-Brunswick n'a commence 
son ascension qu 'en 1962. Jusqu •au 
debut des annees 1960, elle n •avait 
pas depasse le sommet de 23 mil
lions de dollars atteinten 1957 lors
que la region de Bathurst a connu 
une breve periode d'exploitation. 
L'augmentation de 1964 equivaut a 
elle seule a tous les gains realises 
jusqu 'en 1962. Jusqu •au milieu de 
la decade 1950, la houille a cons
titue,au minimum, la moitie de la 
valeur totale de la production mine
rale, et presque tout le reste pro
venait des materiaux de construction. 
L'exploitation continue des metaux 
communs dans la region de Bathurst, 
au debut de 1962, a fait reapparaitre 
sur la liste provinciale des mineraux 
le zinc, le cuivre et le plomb et, en 
1964, ces troisimportantsmineraux 
ont constitue la moitie de la valeur j 

0 
~ 

accrue de la production. Les courbes 
Fig. 23 de la figure 22 presentent une ten
dance progressive de l 'economie minerale par suite de I 'exploitation en cours dans la 
region de Bathurst, tandis que !'agriculture regresse. 

Nouvelle-E cosse 
I.a Nouvelle-Ecosse est!de toutes les provinces,celle qui a connu le moins de 

changement dans la valeur totale de sa production minerale entre 1950 et 1964. I.a 
houille est passee de 85 p. 100 de la valeur totale de 1950 a 65 p. 100 en 1964. Toute
fois, ce declin s'est trouve compense par des augmentations dans la production du 
gypse, du sel et de materiaux de construction. Les courbes de la figure 23 montrent 
l 'etat statique de l 'economie minerale de la province. Malgre I 'absence de gains dans 
la valeur totale des mineraux par suite du declin de l 'industrie houillere, les sec
teurs des mineraux non metalliques et des materiaux de construction ont connu une 
expansion notable. 

Terre-Neuve et Labrador 
La production miner ale de cette province,. qui a plus que septuple entre 1950 

et 1964, a connu les deux dernieres annees une augmentation superieure a celle de 
1950 a 1962. Le minerai de fer constitue actuellement les trois quarts environ de la 
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production minerale de Terre-Neuve. Le cuivre, le zinc et le plomb sont les autres 
metaux principaux. La mise en valeur d 'exploitations de minerai de fer au Labrador 
en 1954 a marque le debut de la croissance de l'economie minerale de la province. La 
production accrue de minerai de fer au commencement de la decade 1960, ainsi que 
les premieres extractions d'amiante pres de Baie-Verte en 1963 et le debut de la 
production de cuivre-zinc en 1964 dans la meme region ont fait progresser I 'industrie 
minerale dans les annees 1960 en 
tant que nouvelles productions. 
L'importante augmentation de la 
production minerale au cours des 
dernieres annees a fortement influ
ence I 'economie de la province 
comme I 'indiquent les courbes de la 
figure 24. L 'industrie miniere 
constitue actuellement 60 p. 100 
environ de la valeur totale nette de 
la production primaire. 

Yukon et Territoires du Nord--OUest 
Bien que la production 

minerale du Yukon ait connu une 
certaine croissance au debut des 
annees 1950, sa valeur totale a peu 
change au cours des dernieres 
annees. En 1950, I 'or, qui repre
sentait plus du tiers de cette valeur, 
a perdu progressivement de son 
importance pour ne con stituer actuel
lement qu'un cinquieme. L'argent, 
dont le tonnage representait en 1950 
moins d'un tiers de la production 
minerale du Yukon, en constitue 
maintenant la moitie environ. La 
production de plomb et de zinc a 
legerement augmente. L'explo
ration a ete acceleree et les resul
tats favorables enregistres dans des 
regions comme la zone de cuivre de 
Whitehorse rendent les perspectives 
meilleures pour cette industrie qui 
a connu tres peu de progres au 
cours des 15 dernieres annees. La 
valeur de production de I 1industrie 
minerale des Territoires du Nord
Ouest a triple vers le milieu de la 
decade 1950 par suite de I 'augmen -
tation de la production d 'or et des 
premieres extractions d'uranium 
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en 1954. Bien que la production d 'or soit demeuree relativement stable, la valeur de 
la production au debut de la decade 1960 s'est retrouvee au niveau des premieres 
annees 1950 par suite de la fermeture des mines d'uranium a la fin de 1960. La 
figure 25 revele la position dominante de l 'industrie miniere dans l 'economie du 
Yukon et les Territoires du Nord-OUest; malgre un certain declin, cette industrie 
constitue encore les quatre cinquiemes environ de la valeur nette de la production 
primaire totale. Les indices de l 'industrie miner ale et de l 'ensemble de l 'industrie 
augmenteront sensiblement a partir de 1965 par suite de l 'exploitation des gisements 
de zinc-plomb de Pine Point. 
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Les abrasifs 

D.H. STONEHOUSE* 

Bien que le Canada soit Pun des principaux producteurs d'abrasifs artificiels 
bruts, sa production de grains abrasifs naturels et affines est insignifiante. Il 
occupe la premiere place au monde pour la production de carbure de silicium 
brut et d'alumine fondue brute qui sont les abrasifs artificiels les plus repandus. 
Neanmoins, !'importation doit satisfaire les besoins canadiens de la plupart des 
genres de grains abrasifs ainsi qu'une forte proportion de ceux utilises pour sa 
consommation de produits abrasifs secondaires. 

Presque tous les mineraux, assemblages de mineraux et bon nombre 
de matieres premieres artificielles peuvent servir comme abrasifs, mais seuls 
ceux dont les proprietes physiques conviennent pour chaque usage particulier 
sont demandes. Les abrasifs ont de nombreuses applications industrielles et 
contiennent des matieres propres a Couper, meuler, polir, agripper et resistant 
a l'usure. De fac;on generale, les abrasifs peuvent etre classes non seulement 
d'apres leur origine (naturels ou artificiels), mais aussi selon leurs qualites 
abrasives. Les varietes de qualite superieure comprennent le diamant, le 
corindon et les principaux produits artificiels, tels le carbure de silicium et 
l'alumine fondue. Le quartz et le feldspath sont de·s exemples d'abrasifs de 
qualite inferieure. Les abrasifs doux comprennent la chaux et la diatomite, 
dont le grain ordinairement tres fin les adapte au polissage et au recurage. 

La majorite des abrasifs naturels produits au Canada proviennent 
d'exploitation etablies surtout a d'autres fins. Bien que les donnees de la sta
tistique ne soient pas disponibles, la production annuelle est evaluee a $100, OOO 
environ et comprend de la silice et du sable de plage, de l' oxyde de fer, du 
feldspath, du granite et de la pierre meuliere. De plus, des tonnages eleves de 
minerai calibre servent d'e!ements dans les procedes de broyage autogene et a 
galets. Ce mineral calibre rempli le rOle d'abrasif durant le broyage mais se 
pulverise avec le temps et est plutt>t employe comme mineral que comme 
abrasif. Le Canada importe un fort tonnage d'abrasifs naturels qui, en 1965, a 
represente $7, 100, OOO sur les $18, 100, OOO, montant total des importations des 
diverses varietes d'abrasifs. Du montant de $7, 100, OOO, six millions et demi 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 

95188-4~ 
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TA.BLEAU 1 

Abrasifs: production, commerce et consommation 

1964 1965p 

Tonnes 
courtes $ 

Tonnes 
courtes $ 

PRODUCTION 
A bras ifs artificiels 
Carbure de silicium brutl .... 85,433 11,398,000 
A lumine fondue brute 1 .....•. 148,339 16,134,000 
Pierres meulieres, ouvrees .• 10,605,000 
Autres produits2 ............ 12,801,000 

Total ........•............• 50,938,000 

IMPORTATIONS 
Abrasifs naturels et artificiels 
Diamants industriels ........ 6,198,213 5,971,484 
Poudre de diamant .........• 473,105 565,862 
Pierre ponce, lave et poudre 

volcanique, brute ou broyee. 10,876 159,720 10,532 176,920 
A bras ifs nature ls, n. m. a •..• 4,430 369,030 6,218 427, 116 
Abrasifs artificiels, bruts 

ou en grains, n. m. a. . ..... 10,150 3,320,162 10,543 3,534,818 
Pierres meulieres .........• 2,465,410 2,941,589 
Pierres et blocs abrasifs .... 537,145 461,517 
Papier et toile d' emeri ..... 1, 922, 482 1,816,896 
Grenaille metallique ......•.. 1, 211, 829 1,519,613 
Produits abrasifs de base, 

n.m.a •..............•...• 817,458 693, 717 

Total ...••.•.........•..... 17,474,554 18,109,532 

EXPORTATIONS 
Abrasifs naturels et artificiels 
Abrasifs naturels, n. m. a •... 193 12,335 143 10,502 
Alumine fondue, brute ou 

en grains ..•.... , •...... , . 155,686 17,366,131 177, 287 20,159,149 
Carbure de silicium, brut ou 

en grains ................. 81,059 10,625,294 90,902 12, 243, 784 
Pa pier et toile d I emeri ..... 394,127 375,594 

Meules abrasives et pierres 315,672 172,895 

Produits abrasifs 'de· base, 
n.m.a .................... l,083,129 1, 294, 710 

Total .................... 29,796,688 34,256,634 



Tableau 1 (fin) 

REEXPORTATIONS 
Abrasifs naturels, n. m. a .... . 
Diamants industriels ........ . 
Poudre de diamant ou boort •.. 
Produits abrasifs de base ..... 

CONSOMMATION, chiffres 
incomplets3 

Abrasifs naturels et artificiels, 
dans la fabricatio:n des pro
duits abrasifs artificiels 

Abrasifs naturels en grains 
Grenat ............•..•.•• 
Emeri •..•..•.•........•.. 
Qu.artz ou silex •..•....•.. 
Autres .•..•......••.•.... 

Total .•...•....•.•.....•. 

Abrasifs artificiels a grains, 
pour meules, papier, etc. 

33 

Tonnes 
courtes 

188 
28 

112 
11 

339 

Alumine fondue............ 3, 208 
Carbure de silicium . . . . . . . 3, 305 

Total..................... 6, 513 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1964 

$ 

1, 509} 
1,860,827 

374,729 
69,770 

53,000 
6,000 
7,000 
1,000 

67,000 

1,055,000 
875,000 

1,930,000 

Tonnes 
courtes 

Abrasifs 

1965p 

$ 

1,710,594 

182,776 

1 Comprend des substances entrant dans la fabrication de produits refractaires 
et servant a d 'autres fins que I 'abrasion. 2comprend la toile et le papier 
d'emeri, Jes tuiles abrasives, Jes pierres a aiguiser, Jes meules artificielles 
a defibrer, le carbure de bore, la magnesie fondue et le sable refractaire. 3Ne 
tient pas compte de la consommation de certains abrasifs naturels tels que Jes 
diamants, la pierre ponce et le tuf calcareux, ni de la consommation de grains 
naturels et artificiels destines a etre utilises en tant que grains libres. 
p: preliminaire .. : non disponible n. m. a. : non mentionnes ailleurs 

de dollars representent l'achat de diamants industriels et de la poudre de dia
mant, importes presque en totalite des Etats-Unis; toutefois, une proportion 
elevee de ces diamants est reexportee, surtout aux Etats-Unis. Le montant des 
importations ne comprend pas de faibles quantites de materiaux comme la dia
tomite et l'oxyde de fer importes a titre d'abrasifs, ni de quartz utilise comme 
jet de sable. La quantite d'abrasifs naturels exportes est insignifiante. 
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Le Canada produit une importante quantite d'abrasifs artificiels bruts. 
Cette production s'est elevee en 1964 a 148, 339 tonnes d'alumine fondue brute 
evaluees a $16, 100, OOO, et a 85, 433 tonnes de carbure de silicium brut evaluees 
a $11,400,000. La production de 1964 a represente 87 p. 100 de l'alumine 
fondue brute et 65 p. 100 du carbure de silicium de laproductionnord-americaine. 
Le quart environ de la premiere et le dixieme du second servent a des fins non 
abrasives. La production depend de la demande du marche exterieur et la ma
jorite du produit brut est exporte aux Etats-Unis. La demande d'alumine fondue 
varie considerablement d'une annee a l'autre tandis que celle du carbure de 
silicium est plus stable et tend a augmenter depuis 1939. Le Canada produit 
aussi des abrasifs metalliques, comme la grenaille et la poudre abrasive, mais 
la statistique n'en tient pas compte separement. 

Le Canada fabrique egalement des produits ouvres autres que les abra
sifs artificiels bruts, comprenant des meules et segments abrasifs dont la 
valeur a atteint $10, 600, OOO en 1964, et divers produits evalues a $12, 800, OOO, 
tels que la toile et le papier d' emeri, les carreaux abrasifs, la pierre meuliere 
artificielle et certains produits non abrasifs. La valeur totale de la production 
canadienne d'abrasifs artificiels en 1964 a depasse de $5, 800, OOO celle de 
l'annee precedente et a atteint $50, 900, OOO. 

Plus de 60 p. 100 de la valeur totale des importations, representant 
11 millions de dollars environ, sont constitues d'abrasifs artificiels, et sont 
importes en grains affines, meules, pierres a polir et autres formes, papier 
et toile d'emeri et grenaille metallique. Les grains affines ont represente la 
valeur la plus elevee et provenaient presque entierement de carbure de silicium 
brut et d 'alumine fondue de production canadienne exportes aux Etats-Unis 
pour y subir les operations de transformation. Les exportations ont totalise 
$34, 300, OOO en 1965 et comprenaient la production totale de carbure de silicium 
brut et d'alumine fondue, produite pendant l'annee et expediee en majorite aux 
Etats-Unis. Les exportations comprenaient egalement du papier et de la toile 
d'emeri, des meules et des pierres a polir. 

PRODUCTEURS 

Le quartzite employe comme sable de decapage est produit par la Dominion 
Industrial Mineral Corporation, a St-Donat de Montcalm (Quebec), la Nova 
Scotia Sand and Gravel Limited pres de Shubenacadie (N. -E.) et, a !'occasion, 
la Selkirk Silica Co. Ltd. , a Selkirk (Man.). De petites quantites de feldspath 
utilisees dans la fabrication de savons et de produits de recurage sont expediees 
de Buckingham par !'International Minerals & Chemical Corporation (Canada) 
Limited (Quebec). L'Industrial Minerals of Canada Limited, de St- Canut 
(Quebec), vend de la silice finement broyee aux memes fins. A Red Mill 
(Quebec), la Sherwin-Williams Company of Canada, Limited traite de l'oxyde de 
fer des marais pour etre utilise sous forme de crocus et de rouge a polir. 
H. C. Read, de Sackville (N. -B.) fabrique des meules en gres. 

Sans etre consideres comme des produits de l'industrie des abrasifs, 
les minerais utilises dans les procedes de broyage autogene et a galets servent 
provisoirement d'abrasifs naturels. Comme la plupart des autres abrasifs, ils 
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TABLEAU 2 

Producteurs canadiens d'abrasifs artificiels bruts 

Producteur 

Canadian Carborundum Company, 
Limited ..••...•••••.•.••.•.•.•.•. 

Electro Refractories & Abrasives 
Canada Ltd •••.••.••.•...••....••. 

The Exolon Company ••.•.•....•.•.. 

Lionite Abrasives, Limited ••.••.•.. 

Norton Company ••.••.•.••.•.••.••. 

Simonds Canada Abrasive Company 
Limited •.••••.•.•..•.•.•.•.•...• 

190 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 

Emplacement de l'usine Produit 

Niagara Falls (Ont.) Alumine 

Shawinigan (Quebec) 

Cap-de-la-Madeleine 
(Quebec) 
Thorold (Ont.) 

Niagara Falls (Ont.) 

Chippawa (Ont.) 

Cap-de-la-Madeleine 
(Quebec) 

Arvida (Quebec) 

fondue 
Carbure de 
silicium 

Carbure de 
silicium 

Carbure de 
silicium 

Alumine 
fondue 

Carbure de 
silicium 

Alumine 
fondue 

Carbure de 
silicium 

Alumine 
fondue 

Carbure de 
silicium 

Alumine 
fondue 

_______ /--''\ 
,.. \ / 

/'',,, / \I 

...... _.Jl ..... .. ... ----...... __ ,: ,,""' ..... __ .. 

........... " _,/CARBURE DE SILICIUM A t'tTAT BRUT 
..... _, 
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proviennent de materiaux employes surtout a d'autres fins. Ces abrasifs jouent 
neanmoins un double role, utilises en premier lieu comme eiements de broyage 
ils peuvent servir eventuellement de minerai semi-traite. Au Canada, plusieurs 
minerais sont soumis a ce genre de pulverisation. 

La production canadienne d'abrasifs artificiels bruts est beaucoup plus 
elevee que celle des varietes naturelles. La plus grande partie consiste en alu
mine fondue brute et en carbure de silicium brut produits par six societes ex
ploitant quatre usines au Quebec et quatre en Ontario. Ces usines et leurs pro
duits sont enumeres au tableau 2 et n'ont pas change sensiblement au cours des 
dernieres annees. Leur production est destinee surtout aux Etats-Unis, mais 
de petites quantites sont exportees en Grande-Bretagne et a quelques autres pays. 
Le rendement de ces usines depend done de la demande de ces pays et tout 
specialement de leur production metallique. 

Le Canada produit aussi, principalement dans le sud de !'Ontario, des 
quantites notables de meules, de segments abrasifs, de pierres a afffiter, de 
papier et de toile d'emeri; le Quebec et la Colombie-Britannique en produisent 
egalement, mais en petites quantites. 

CONSOMMA TION ET USAGES 

Bien que la statistique sur la consommation de grains abrasifs naturels et 
artificiels soit incomplete, les diamants representent de beaucoup la plus grande 
valeur. Le tableau 1 indique pour 1964 la valeur et la quantite de la plupart des 
abrasifs naturels et artificiels employes dans la fabrication de produits abrasifs, 
a l' exception des quantites consommees ultimement sous forme de grains libres. 

Les abrasifs sont employes universellement et servent a de multiples 
usages. Chaque genre d'abrasif a de nombreux emplois possibles, mais leur 
utilisation est normalement limitee par leur cofit et le rendement obtenu. En 
pratique il resulte que les nombreuses qualites de chaque categorie creent un 
abrasif ideal pour chaque usage. 

Tous les mineraux et toutes les roches peuvent servir d' abrasifs 
naturels, mais quelques-uns seulement sont en demande. L'auteur a mentionne 
plus haut l' emploi de minerai dans les procedes de broyage autogene et a galets. 
Les diamants naturels et synthetiques servent au broyage, au coupage et au 
perc;age des matieres metalliques et non metalliques ainsi qu' au polissage du 
verre. L'emeri sert a la fabrication des agglomeres et enduits abrasifs et a 
former des surfaces antiderapantes aux planchers de beton, de pierre et 
d'asphalte. Le corindon peut etre employe en formes agglomerees ou en grains 
libres pour l'afffitage et le polissage. La silice et le sable de plage servent au 
decapage par jet de sable, la fleur de silice entre dans la fabrication des savons 
et produits de recurage et le sable siliceux dans les enduits abrasifs. Le grenat 
entre surtout dans les enduits abrasifs et, en grains libres, sert au decapage 
par jet de sable et aupolissage. Le feldspath entre dans la fabrication des 
savons et produits de recurage, l'oxyde de fer et la diatomite dans les pates a 
polir. D'autres mineraux industriels servent a des fins abrasives moins usitees. 

L'alumine fondue et le carbure de silicium sont les abrasifs artificiels 
les plus apprecies. Leur haute qualite etant egale, ils se font conc¥rrence dans 
nombre d'usages. Sous forme de grains libres, leurs applications sont similaires 
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et servent a polir' affO.ter' decaper et a dormer une surface antiderapante au 
beton et a la ma~onnerie. En agglomeres, l'alumine fondue est employee dans 
la fabrication d'articles en metal, en bois et en cuir. Le carbure de silicium 
est egalement agglomere en meules, batons OU pierres a affO.ter et a polir, et 
sert a roder le metal, les produits mineraux industriels, le caoutchouc, le 
cuir et le bois. Sous forme d'enduits abrasifs, l'alumine fondue et le carbure 
de silicium sont employes dans la fabrication d'articles en metal, en bois ou 
en cuir. 

PRIX 

Le Canada ne produit pas de grains affines pour la fabrication de produits 
abrasifs. Les prix moyens suivants, la tonne courte, s'appliquaient done en 
1964 aux abrasifs importes et utilises dans les fabriques de produits abrasifs: 

A lumine fondue 
Carbure de silicium 
Grenat 
Emeri 

$330 
264 
282 
214 
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Les agregats lagers 

H. S. WILSON* 

L' industrie du batiment a atteint un nouveau sommet de 9, 900 millions de dollars, 
marquant ainsi une augmentation de 14. 9 p. 100 en 1965 surla valeurde 8, 600 
millions etablie en 1964. Le tableau 1 indique le pourcentage de variation dans 
la valeur des divers genres de construction en 1964 et 1965, ainsi que le pour
centage du total represente par chaque genre. 

Les divers agregats Iegers utilises principalement dans l'industrie du 
batiment le sont surtout dans la construction autre que celle de maisons d'habi
tation. 11 s'ensuit que le total de ces materiaux utilises est fonction des chan
gements intervenant dans chaque genre de construction. 

La valeur de tous les agregats legers utilises en 1965 a augmente de 
8. 5 p. 100 par rapport a 1964. La valeur de la pierre ponce, de 255 p. 100 plus 
elevee que l'annee precedente, a marque le gain le plus considerable. La pro
duction d'agregats de scories gonflees s'est accrue de 20. 5 p. 100 quant au 
volume et de 27.4 p. 100 quanta la valeur. La productiond'argileetdeschiste 
gonfles a augmente de 5. 9 p. 100 en volume etde 7 .1 p. 100 en valeur. Le volume 
de la production de vermiculite exfoliee a augmente de 3. 5 p. 100 et sa valeur 
de 4. 5 p. 100. Seule la production de perlite gonflee a marque une baisse, de 
7. 8 p. 100 quant au volume et de 5. 1 quant ii la valeur. 

Le tableau 2 indique le volume et la valeur des divers agregats Iegers 
produits en 1964 et en 1965. Le graphique indique la courbe de production des 
quatreprincipaux agregats legers pour la periode 1954-1965. 

SOURCES DE MATIERES PREMIERES ET PRODUCTEURS 

Les schistes et les argiles ordinaires constituent les matieres premieres les 
plus couramment employees dans la fabrication des agregats Iegers. La plupart 
des usines tirent leurs matieres premieres de gisements dans leur voisinage 
immediat, mais l'une d'elles s'alimente ii un gisement distant de 15 milles. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Construction au Canada, 1964-1965 

Genre de 
construction 

Travaux de genie ............... . 
Maisons d'habitation ...•.•.•...•. 
Immeubles commerciaux ........ . 
Institutions .............• , .•..... 
Industrielle ..••. , •.............. 
Autres ............•............. 

Pourcentage de 
variation entre 

1964 et 1965 

+16.6 
+ 5.7 
+21. 3 
+31. 5 
+14.4 
+11.1 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 

TABLEAU 2 

Pourcentage de 
la valeur totale 
1964 1965p 

40.0 40.7 
30.2 27.7 

9. 8 10.4 
8.9 10.2 
7.7 7.7 
3.4 3.3 

Production d'agregats Iegers, 1964-1965 

A partir de matieres 
premieres du pays 
Argile et schiste 

ardoisier gonfles .• ~. 
Scories gonflees .....• 

A partir de matieres 
premieres importees 
Vermiculite exfoliee •• 
Perlite gonflee .....•. 
Pierre ponce ........ . 

Total .•.....••.•.... 

1964 

Verges cubes 

482,488 
286,840 

296,856 
99, 813 

$ 

2,558,474 
688,834 

2,335,970 
700, 249 

38,080 

6,321,607 

1965 

Verges cubes 

510,868 
345,515 

307,280 
92,049 

$ 

2,739,846 
877,313 

2,440,813 
664,898 
135,088 

6,857,958 

Source: chiffres fournis par les producteurs a la Division du traitement des 
mineraux. 

On comptait en 1965 neuf usines en activite, reparties comme suit au 
Canada: au Quebec, une a Laprairie; en Ontario, une a Cooksville; au Manitoba, 
deux a St-Boniface; en Saskatchewan, deux a Regina; en Alberta, une a Calgary 
et une a Edmonton; et en Colombie-Britannique, une sur l'tle Saturna. Une 
usine a Lafleche (Quebec) n'a pas fonctionne, et une autre a Edmonton (Alb.) 
a et6 demontee en 1965. 
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TABLEAU 3 

Usines d'agregats Iegers au Canada 

Societe 

USINES PRODUCTRICES 
Argile gonflee 

Cindercrete Products Limited ............ . 
Consolidated Block and Pipe Ltd .......... . 
Echo-Lite Aggregate Ltd ........•......... 
Edmonton Concrete Block Co. Ltd ........ . 
Kildonan Concrete Products Ltd. * ........ . 

Schiste ardoisier gonfle 
Aggrite ( 1962) Inc ....•••.•...•.•.•......• 
British Columbia Lightweight 

Aggregates Ltd ••...•.••••.........•.•.. 
Consolidated Concrete Limited ........••.. 
Domtar Construction Materials Ltd .•..••.. 

Scorie gonflee 
Dominion Iron & Steel Limited •.....•..•... 
National Slag Limited •..••.••.........•... 

Vermiculite 
Eddy Match Company Limited 

(Grant Industries Division) ....•........•. 

F. Hyde & Company, Limited •.......•••.... " 

Mid-West Expanded Ores Co. Ltd •...••.... 
Vermiculite Insulating Limited ..•......... 
Western Gypsum Products Limited ........ . 

Perlite 
Canadian Gypsum Company, Limited ...... . 
Domtar Construction Materials Ltd •..•.... 

Laurentide Perlite Inc •....•........•..•.• 
Perlite Industries Reg'd ..•...•.•..•.•...• 
Vantec Industries Ltd ••..••.••......••.... 
Western Gypsum Products Limited ....••.. 
Western Insulation Products Ltd ..••..•.•.. 

Pierre ponce 
Miron Company Ltd .••••.•..••.••...•...• 
Ocean Cement Limited .•.•••.•.••..••.•••• 

Emplacement 

Regina (Sask.) 
Regina (Sask.) 
St-Boniface (Man.) 
Edmonton (Alb.) 
St-Boniface (Man.) 

Laprairie (Quebec) 

fie Saturna (C. -B.) 
Calgary (Alb.) 
Cooksville (Ont.) 

Sydney (N. -E.) 
Hamilton (Ont.) 

Vancouver (C. -B.) 
Calgary (Alb.) 
Regina (Sask.) 
Winnipeg (Man.) 
Montreal (Quebei;:) 
Toronto (Ont.) 
St. Thomas (Ont.) 
St-Boniface (Man.) 
Lachine (Quebec) 
Vancouver (C. -B.) 

Hagersville (Ont.) 
Caledonia (Ont.) 
Calgary (Alb.) 
Char lesbourg-Ouest (Quebec) 
Ville-St-Pierre (Quebec) 
Richmond (C. -B.) 
Vancouver (C. -B.) 
Edmonton (Alb.) 

Montreal (Quebec) 
Vancouver (C. -B.) 
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USINES NON PRODUCTRICES 
Argile gonflee 
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Featherock Inc ..•...................... 

Schiste ardoisier gonfle 
Cell-Rock Inc ................•......... 

*Autrefois Atlas Light Aggregate Ltd. 

Agregats Iegers 

St-Franc;ois-du-Lac (Quebec) 

Lafleche (Quebec) 

Les scories gonflees de hauts-fourneaux sont des sous-produits de l'in
dustrie du fer et de l'acier. Ce materiau provenait d'usines d'Hamilton (Ont.) 
et de Sydney (N. E.). 

La vermiculite, genre de mica hydrate qui s'exfolie a la chaleur pour 
prendre en suite une texture fortement cellulaire, est un bon isolant. La totalite 
de la vermiculite brute exfoliee au Canada est importee des Etats-Unis et du 
Transvaal (Afrique du Sud). Cinq societes produisent de la vermiculite exfoliee 
dans dix usines reparties comme suit: en Colombie-Britannique, deux a 
Vancouver; en Alberta, unea Calgary; en Saskatchewan, une aRegina; au Manitoba, 
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une a Winnipeg et une a St-Boniface; en Ontario, une a Toronto et une a St. Thomas; 
et au Quebec, une a Lachine et une a Montreal. 

La perlite, roche volcanique qui eclate sous l'effetde la chaleur, donne 
un produit cellulaire de faible densite. Les gftes de perlite existants dans le 
centre et le sud de la Colombie-Britannique n'ont pas ete mis en valeur. On 
importe, pour la traiter, la matiere premtere des Etats-Unis. Huit usines ont 
fonctionne durant l'annee: au Quebec, une a Ville-St-Pierre et une a Charlesbourg
Ouest en Ontario, une a Caledonia et une a Hagersville; en Alberta, une a 
Calgary et une a Edmonton; et en Colombie-Britannique, une a Vancouver et 
une a Richmond. 

Lapierre ponce, substance volcanique tres poreuse, sert a l'etat natu
re! comme agregat leger. La totalite de la pierre ponce utilisee est importee 
des Etats-Unis, les gisements canadiens etant trop petits OU trop eloignes des 
moyens de transport. 

Le tableau 3 donne une liste des usines productrices d'agregats Iegers 
au Canada. 

CONSOMMATION 

Argile et schiste gonfles 
Les parpaings et les formes premou!ees, apres avoir employe 83 et 

5 p. 100 respectivement de la production en 1964, ont absorbe 78 et 4 p. 100 de 
la production en 1965. Le beton de charpente cou!e sur place en a utilise 
5 p. 100 de plus qu'en 1964 et atteint 16 p. 100. Les usages de moindre impor
tance comme les produits refractaires et le revetement de pistes de course, de 
1 p. 100 plus eleves qu'en 1964, se sont partages 2 p. 100 de la production. 

Scories gonflees 
En 1965, comme au cours des deux annees precedentes, on a utilise 

98 p. 100 des scories comme agregat dans les parpaings de beton. Les formes 
premoulees et le Mton de charpente coule sur place ont absorbe 1 p. 100 de la 
production so it 1 p. 100 de moins qu' en 1964. En 1965, on en a employe 1 p. 100 
comme isolant en vrac et comme revetement de pistes de course. 

Vermiculite exfoliee 
Comme en 1964, les isolants en vrac ont absorbe 78 p. 100 de la pro

duction. Onze pour cent sont entres dans les p.latres, soit 1 p. 100 de moins 
qu'en 1964. Un pourcentage de 7 p. 100, soit 1 p. 100 de plus qu'en 1964, a 
servi a la fabrication de beton isolant. En 1965, comme en 1964, les usages de 
moindre importance, y compris les produits d'amendement des sols et les 
engrais, les isolants de conduites souterraines et les socles de rotissoires au 
charbon en ont absorbe 4 p. 100. 

Perlite gonf!ee 
L' emploi de la per lite comme agregat dans le p.latre, dont le pourcentage 

avait atteint 81 p. 100 de la production en 1964, a connu en 1965 une baisse de 
7 p. 100 en descendant a 74 p. 100. Une baisse semblable avait eu lieu en 1964. 
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Les Mtons isolants ont absorbe 6 p. 100 de la prcxluction, soit 3 p. 100 de 
moins qu'en 1964. Les fabricants d'isolants en vrac en ont utilise 6 p. 100 et 
les autres usagers, comme !'agriculture et l'industrie, par exemple, avec 
4 p. 100 de plus qu' en 1964 en ont absorbe 14 p. 100. 

Pierre ponce 

En 1965, 98 p. 100 de la pierre ponce ont servi d'agregat dans les 
parpaings et 2 p. 100 dans le beton coule sur place. Au cours des annees prece
dentes, la totalite de la pierre ponce avait ete employee dans les parpaings. 

PRIX 

Les agregats d'argile et de schiste gonfles se sont vendus $4. 50 a $6 la verge 
cube et les scories gonfiees $2. 50 a $3. 85 la verge cube. La vermiculite exfo
liee s'est vendue 30 cents environ le pied cube et la perlite gonflee de 25 a 35 
cents le pied cube. Tous les pri'x sont franco depart de l'usine. 



l'usine d ,. e reduction de I' limited - . . Aluminum C ' a K1t1mat (C.-B) ompany of C .. Au premier plan I anada ' e port. 
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L'aluminium 

W. H. JACKSON* 

La capacite de production canadienne d' aluminium de premiere fusion en 1965, 
dont le tonnage de 913, OOO tonnes etait le meme qu' a la fin de 1964, devait 
s' accrottre de 24, OOO tonnes au cours du deuxieme trimestre de 1966. La 
production de 840, 346 tonnes se rapprochait des 842, 640 tonnes produites en 
1964. Les formes primaires expediees directement par les fonderies au marcM 
interieur du pays totalisaient 161, 767 tonnes, contre 150, 950 tonnes en 1964. 

Les 707, 512 tonnes d' aluminium de premiere fusion exportees avaient 
une valeur de 337 millions de dollars, plaQant l' aluminium au troisieme rang 
des metaux exportes, apres le mineral de fer et le nickel. Comme l' indique 
le tableau 1, la majeure partie de l' augmentation est due a la demande accrue 
des ttats-Unis. Les exportations de semi-produijs sont passees de 18, 054 a 
26, 421 tonnes. Les exportations totales d' aluminium et de ses produits,eve.luees 
a $371, 600, 000,representaient 4. 36 p. 100 de l' ensemble des exportations du 
pays s' elevant a 8, 500 miilions de dollars en 1965. 

La consommation canadienne a la premiere etape de transformation 
(tableau 3), d' apres les rapports des consommateurs, comprend de l' alumi
nium de premiere et de deuxieme fusion et des rebuts provenant de toutes 
sources. La consommation en 1965 a atteint 213, 094 tonnes, soit un gain de 
23 p. 100sur·1964; elle reflete des augmentations dans la fabrication de tiges, 
feuilles, profiles et pieces moulees. 

L'INDUSTRIE CANADIENNE ET SON tvoLUTION 

Deux societes seulement exploitent des usines de reduction de l' aluminium au 
Canada. Leur emplacement et leur capacite sont indiques sur la carte et au 
tableau 4. 

La Canadian British Aluminium Company Limited possede a Baie
Comeau une fonderie d 'une capacite annuelle tMorique de 105 ,OOO tonnes. La societe 
portera en 1966 la capacite de production a 115, OOO tonnes moyennant certains 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Aluminium: production et commerce 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

PRODUCTION 
Lingots •.•..•••.•...•.... 842, 640 840, 346 

IMPORTATIONS 
Bauxite 

Surinam •.••••••.••..... 718, 315 6, 453, 942 931,059 8,498, 811 
Guyane (anciennement 

Guyane britannique) .... 974,828 7,162,587 898,922 6,968,377 
Malaisie •••.•.•..••••... 122,591 654,631 
Republique de Guinee .... , 57. 717 244, 177 85, 713 381,385 
Etats-Unis .•..••.•...... 449 29,957 8,789 248,127 

Total.., .•• , .....• , •.•.. 1,751,309 13,890,663 2, 047, 074 16,751,331 

Alumine 
Jamalque .•.• , •••.•..... 486,301 29,967,771 457,589 28,201,888 
ll!tats-Unis, •. , , •.• , .•... 193,121 14,360,286 191,096 14, 148,495 
Guyane ( anciennement 

Guyane britannique) ..•. 167,902 9,875,757 140, 159 8,610,777 
Republique de Guinee .... 23,568 1,462,731 11,023 684, 755 
Autres pays .•..• ; • , ..... 82 18, 971 110 26,223 

Total.., ••••...••. , ..•.. 870,974 55,685,516 799,977 51,672,138 

Rebuts d' aluminium et 
d' alliages d' aluminium .. 20,112 848,301 33,218 1,447,075 

~ates et poudre d' aluminium 280 239,457 904 571,162 
Gueuses, Ungots, grenaille, 

bra mes, billettes, blooms 
et barres a trefiler en 
aluminium. , •. , •.• : ••... 3,996 2,613,293 6,945 4,252,802 

Produits d' aluminium 
Moulages et pieces forgees 1·, 094 2,762,510 1,565 3,646,320 
Barres et tiges, n. d. a .... 545 719,811 789 1, 010,453 
Plaques. •.••••• , ....•... 2,017 2,456,129 2,776 2, 898, 740 
Feuilles et bandes ....... 32,880 23,989,860 39,286 28,257,139 
Lames ou feuilles .• , , •. , 645 882,787 570 774,282 
Feuilles converties ...... 840,776 966,259 
Profiles ••••..••••.•••.• 988 1,837,913 1,409 3,165,134 
Tuyaux et tubes ••......• , 349 605,764 530 815,493 
Fils et cables, al' exclusion 
des fils et cables !soles 352 298,869 349 321,477 

Materiaux ouvres en aluminium ou 
en alliage d 1 aluminiuni., n. d. a. 3,177,558 3,635,269 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

EXPORTATIONS 
Gueuses, lingots, grenaille, 

bra mes, billettes, blooms 
et barres a trefiler 
Etats-Unis .•••••••••.•.•. 254,673 115, 584, 395 347' 990 157,388,857 
Grande-Bretagne .••...... 189,021 96, 637, 849 183,548 96,446,783 
Japon ..•.••.....••....•• 24,086 11,531,008 25,944 11,996,273 
Republique de l' Afrique 

du Sud .••••••••..•••..• 18,184 8,389,181 20,878 10,493, 239 
Allemagne occidentale .••. 42,332 20, 433, 701 17,965 8,106,420 
Italie ...•••..••••••.•... 4,353 1,919,729 14,559 6, 206, 346 
Espagne, ..•••.•....•.•.. 7,911 3, 409, 385 11,982 5,132,231 
Irlande .••••••.•....•.••. 8,489 4,217,676 7,823 3,965,925 
Argentine, •...•••..•...•. 5,699 2,853,144 7,536 3,841,173 
Bresil •.•••••.••.••.••... 9,580 4, 394, 229 7,162 3,338,557 
Nouvelle-Zelande .•.•.•.•. 7,575 3,743,603 6,784 3,458,828 
Belgique et Luxembourg ... 3,758 1,918,775 5,100 2,606,307 
Suede •••••••.•.••••••.•. 7,617 3,475,623 4, 904 2,419,586 
Autres pays •••.••..•.••.. 44, 714 21,737,507 45,337 22,754,233 

Total. ••••.•.•.•••....••• 627,992 300,245,805 707,512 337,154,758 

Barres, tiges, plaques, feuilles, 
cercles, moulages et pieces forgees 
Inde ..•.•.•.••.•........ 6,825 3,645,878 10,422 4, 874, 317 ,, 
Etats-Unis .•••....•...... 3,527 2, 400, 221 6, 271 4,615,074 
Tchecoslovaquie ..•...•... 1,978 1,035,272 
Espagne ..••...•......•.. 1,787 848,835 1,754 888,324 
Nouvelle-Zelande ........ 1, 141 620, 642 1,279 712,131 
Portugal. •••••••.•....... 483 230,252 898 501,739 
Republique de l' Afrique 

du Sud •.••..•...••...•• 395 307,120 680 572,860 
Jamafque .••.••.••..••.•• 156 134,026 486 407,573 
France .•••••.•••.••••.•. 326 299,088 418 313,236 
Trinite-Tobago ..•••.•••.• 63 51,825 392 303,460 
Autres pays ••••••••••.••• 3,351 2,214,757 1, 843 1,673,868 

Total .•••••••••••.•...•.. 18,054 10,752,644 26,421 15,897,854 

Feuille d' aluminium 
Grande-Bretagne ..•..•••. ,, 270 285,703 194 225,264 
Etats-Unis •• 0 0 0. 0. 0 0 0 0 •• 52 34,956 135 95,404 
Nouvelle-Zelande ..•...... 31 33,873 44 58,698 
Philippines .•.•......•... 2 2,994 12 18, 046 
Autres pays ..•••••....... 24 34, 543 50 64, 172 

Total. •••.•.••.•......•.• 379 392,069 435 461,584 
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Tableau 1 (fin) 

1964 1965p 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

EXPORTATIONS (fin) 
MaMriaux ouvres, n, d. a. 
Nigeria •...... , ..... , , ... 1,577 757,219 3,051 1,372,883 
Mexique ..••.•... , •....•.. 472 234,837 1,365 690,659 
Pakistan.,.,, .........••.. 608 348,385 1,346 761,350 
Venezuela ..•......... , . , . 675 438,071 1,078 751,527 
:ftats-Unis, •.... , .••...... 820 878,793 1,057 1,024,209 
Bolivie ... , , , , ... , , ....... 67 45,627 600 378,131 
Republique de l' Afrique 

du Sud ..•••...•....•.••. 140 126, 840 448 273,004 
Autres pays .•..•.•...• , . , . 6, 046 3,716,538 2,677 2,199,300 

Total. ..•••.•..... , ....•.. 10,405 6,546,310 11,622 7,451,063 

Minerais et concentres (alumine) 
"ftats-Unis ..... , ...•.• , ... 4,726 497,515 7,273 853,087 
Colombie ...•••...•.. , ...• 276 11, 788 165 6,214 
Autres pays, . , .•....•. , ... 39 10,635 331 42,612 

Total. ••.•.•.•. ,.,, ....... 5,041 519,938 7,769 901,913 

Rebuts 
Etats-Unis ..••.....•..•.•• 16,735 2,550,104 20,595 4,141,756 
Italie .••..••..••.•.•.••.•• 7,715 2,765,677 11,996 4,423,864 
Japon ...•. , ..•.....•..... 5,270 1,997,284 4,295 1,630,264 
Allemagne occidentale ..•.. 1,735 302,077 1,224 194, 223 
Autres pays .•... , ...••. , .. 1,352 543,725 806 237,365 

Total • ". 0 •• 0 ••••••••••••• 32,807 8,158,867 38,916 10,627,472 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire -: neant n. d. a. : non designe ailleurs 
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TABLEAU 2 

Aluminium de premiere fusion: production, commerce et consommation, 
1956-1965 

( tonnes courtes ) 

Production Importations Exportations Consommation* 

1956 620,321 1,405 508,994 91,869 
1957 556, 715 2,122 478,670 77. 984 
1958 634,102 11,257 484, 438 101,886 
1959 593,630 852 507,290 89,000 
1960 762,012 501 552,155 120,831 
1961 663,173 636 487,034 135,575 
1962 690,297 3,855 576,206 151,893 
1963 719,390 1,954 635,187 161,833 
1964 842, 640 3,996 62'1,992 172,443r 
1965p 840, 346 6,945 707,512 205,282 

*Expeditions des producteurs aux consommateurs canadiens jusqu' en 1959; 
rapports des consommateurs a partir de 1960. 
p: preliminaire .. : non disponible r: revise 

INDUSTRIE PRIMAIRE DES PRODUITS D'ALUMINIUM 
AU CANADA 1965 

D USINE DE REDUCTION 

* USINE D'ALUMINE 

~ ~~~n~~WrJsDL1~u~rNu~rE ET DE 
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TABLEAU 3 

Consommation canadienne d I aluminium a la premiere etape 
de la transformation 

(tonnes courtes) 

Moulages 
En sable ....................... . 
En coquille ................•..... 
Sous pression .•.................. 
Autres ......................... . 

Total 

Produits ouvres 

1962 

1,472 
2,583 
4, 571 

747 

9,373 

Profiles, y compris les tubes . • . . . 41, 229 
Feuilles, plaques, bobines et autres 

f ormes (y compris tiges, pieces 
forgees et piecettes). . . . . . . • . . . . . 97, 792 

Total .•.•••.....•..•.•...••..... 139, 021 

Usages destructifs 
Alliages a base autre que d I aluminium, 

poudre et pate . . . • . . . • . . . . • . . • . . . 1, 604 
Desoxydants . • . . . . • • • • • . . . . . . . • . . 1, 895 
Autres usages ...........•.....•. 

Total. ••...................••.... 3,499 

Total consomme ..........•.....•. 151, 893 

1963 

1,212 
3, 040 
6,806 

801 

11,859 

40, 900 

105,160 

1964 

1,399 
5,039r 
7,702r 

121 

14, 261 

41,664 

1965p 

1,367 
7,509 

13,202 
4,375 

26,453 

48,589 

110,338r 130,318 

146,060 152,002r 178,907 

1,559 
2,355 

3,914 

2,662 
2,827 

691 

6,180 

3,600 
3, 524 

610 

7,734 

161, 833 172, 443r 213, 094 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Production d' aluminium 
de seconde fusion........ . . . . . . . . . 11, 422 14,995 

Arrivages et stocks aux usines 

Lingots et alliages (aluminium 
de premiere fusion) ....•........ 

Aluminium de seconde fusion ..... . 
Rebuts provenant de l' e,t'terieur .. . 

Metal livre 
a l'usine 

1964 

172,002r 
6,597 

24,575 

1965p 

186,021 
8,110 

26,634 

19, 342r 23, 570 

Stock en main 
au 31 decembre 

1964 

63,562r 
641 

2, 240 

1965p 

47,873 
719 

2,579 

Source: Bureau federal de la statistique d' apres les rapports rectifies des 
consommateurs. 
p: preliminaire r: revise 
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perfectionnements techniques; elle prevoit en outre la construction d' un rajout 
de 60, OOO tonnes afin de porter cette capacite annuelle a 175, OOO tonnes d' ici 
1969-1970. 

Les alumineries de l' Aluminium du Canada, Limitee ont une capacite 
tMorique de 808, OOO tonnes. Le rajout de 24, OOO tonnes, en construction a 
Kitimat, portera la capacite de production de l' installation a 236, OOO tonnes 
par an au cours du deuxieme trimestre de 1966. La societe construit actuel
lement un second rajout de 24, OOO tonnes. 

La ville de Kitimat. 
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TABLEAU4 

Capacite annuelle de production des alumineries canadiennes 
au 31 decembre 1965 

Societes et usines 

Aluminium du Canada, Limitee (ALCAN) 
Arvida (Quebec~ ...........•.................•..... 
Beauharnois (Quebec) .....•................... ·· .• · 
Shawinigan (Quebec) ......•..••.•.••...•..........•. 
Alma (Quebec) .••.....•.....•....•................ 
Kitimat (C. - B.) ........••....•.•........••.....•.. 

Canadian British Aluminium Company Limited (CBA) 
Bale-Comeau (Quebec) ...••.•.•..•......•...•..... , 

Total ...•.•.••.•.•...........•••........••...•.... 

Capacite annuelle 
(tonnes courtes) 

373,000 
38,000 
70,000 

115,000 
212,000 

105,000 

913,000 

A la fin de 1964, l' ALCAN fonctionnait au Canada a 94 p. 100 de sa 
capacite tMorique de 808, OOO tonnes. A Arvida, le rythme de production a 
ralenti en janvier 1965 par suite de la fermeture de deux batteries de cuves, 
representant 35, OOO tonnes; en roars une autre batterie de 19, OOO tonnes a ete 
fermee a Beauharnois. Durant cette periode, la societe a concentre ses efforts 
a la renovation de fours dans certaines usines de reduction, en prevision de la 
nouvelle demande surgie en cours d' annee, demande qui se maintiendra cer
tainement en 1966. La production de 728,400 tonnes de l' ALCAN en 1965, re
presente une moyenne de 90 p. 100 de la capacite theorique; la societe espere 
atteindre 800, OOO tonnes en 1966. 

L' ALCAN est la principale filiale de l' Aluminium Limited. D' autres 
filiales hors du Canada ont fonctionne presque a pleine capacite et ont produit 
269, OOO tonnes de lingots comparativement a 245, OOO tonnes en 1964. Le groupe 
ALCAN en 1965 a vendu 471, OOO tonnes de !ingots a des clients autres que ses 
propres filiales, en comparaison de 418, 300 tonnes en 1964. Les ventes de 
semi-produits ont represente pres de 50 p. 100 du tonnage produit par le groupe. 
On a continuellement multiplie les moyens de fabrication au Canada et ailleurs, 
l' entreprise principale etant la construction en Allemagne occidentale, d' ici 
1968, d' une laminerie d' une capacite de 200, OOO tonnes, au coO.t de 70 millions 
de dollars avec la participation de la Vereinigte Aluminum Werke A. G. 

APPROVISIONNEMENT EN MINERAI ET TENDANCES MONDIALES 

L' usine d' Arvida au Quebec est la seule au Canada dont les installations per
mettent de transformer la bauxite en alumine. L' alumine importee de Guinee 
et des :ttats-Unis est destinee a la fonderie de Bale-Comeau. Tout en approvi
sionnant d' autres fonderies, les usines d' alumine que possede I' Aluminum 
Company of Canada, Limited a Kirkvine et EwartonenJamarque et a Mackenzie 
enGuyane (anciennement la Guyane britannique) alimentent les fonderies de 
I' ALCAN au Canada. En portant la capacite annuelle de ses deux usines jamal
quaines a 615, OOO tonnes fortes chacune, I' Alcan Jamaica Limited a augmente 
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en 1965 son potentiel de production de 360, OOO tonnes. En 1965, la totalite de 
la production de bauxite de l' Alcan en Jamafque a ete convertie en alumine et la 
societe en a exporte 720, 793 tonnes fortes. Les autres mines de la Jamal'que 
rattachees aux societes Kaiser, Reynolds et Alcoa exportent du mineral. La 
production totale de la Jamalque a ete de 8, 514, 365 tonnes fortes seches de 
bauxite. 

En Guyane, la Demerara Bauxite Company en 1965 a expedie 821, 240 
tonnes fortes de bauxite secMe,485, 953 tonnes de bauxite calcinee et 274, 662 
tonnes d' alumine. Ses projets d' expansion visent a augmenter d' environ 30 
p. 100 sa capacite actuelle de production de 500, OOO tonnes par an de bauxite 
calcinee. La Reynolds Metals Company extrait aussi de la bauxite en Guyane, 
sa production a atteint 376, OOO tonnes. L' extraction et le traitement de la 
bauxite sont les industries principales de la Guyane et de la Jamafque; ce 
dernier pays en est le plus grand producteur au monde. 

Les grands producteurs d' aluminium ont des sections d' exploration 
pour la recherche et le traqage des reserves de bauxite. Peu de societes privees 
se livrent a l' extraction de la bauxite. En general, toute bauxite renfermant 
plus de 40 p. 100 d' alumine et moins de 4 p. 100 de silice reactive merite 
d'etre etudiee. Le transport est un facteur important dans l' evaluation econo
mique d' un gfte de bauxite, mais il le devient davantage dans les regions non 
developpees. On a etudie de temps a autre la possibilite d' extraire de l' alu
mine des argiles et schistes, surtout dans les regions eloignees des sources de 
bauxite OU d' alumine. En 1965, l' Anaconda Company a continue l' etude des 
possibilites economiques d' utilisation des argiles de Georgie renfermant entre 
30 et 33 p. 100 d' alumine; de son cote la Republique de l' Afrique du Suds' in
teressait au meme probleme. Depuis nombre d' annees deja, l' URSS produit 
de l' alumine a partir de la syenite nephelinique et de l' alunite. Toutefois, 
l' industrie continuera a produire de l' aluminium a partir de la bauxite. On 
sait que de tres vastes gisements de bauxite ne sont pas exploites intensivement 
et qu' un bon nombre de pays tropicaux sont propices a la prospection de ce 
mineral. Les decouvertes les plus importantes des dernieres annees ont ete 
faites dans la region des Antilles et en Australie. Il n' y a pas penurie de 
mineral accessible dans le monde. 

L' extraction de la bauxite et l' affinage de l' alumine devancent de beau
coup la demande. Certains pays en vole de developpement comme le Ghana, la 
Guinee, l' Inde et le Surinam ont la bonne fortune de posseder de la bauxite 
aussi bien que des sources d' energie electrique. L' aluminium est done un 
facteur tres important de la mise en valeur de leurs ressources et de leur 
progres economique. 

La bauxite est un melange de mineraux provenant de l' alteration 
lateritique de certaines roches comme les calcaires, les syenites nepMliniques, 
les basaltes, les granites OU les argiles dont la silice a ete lessivee. De faQOn 
generale, le mineral ou les concentres de qualite metal renferment plus de 40 
p. 100 d' Al203 et moins de 4 p. 100 de silice reactive. Les meilleurs minerals 
en contiennent environ 2 p. 100. Le contenu d' alumine se presente idealement 
sous la forme de gibbsite (Al203. 3H20) qui peut etre lessivee al' aide de faibles 
solutions de soude caustique a 142° c et a une press ion d' environ 10 atmosphe
res. La boehmite (Al20::i. H20) et le diaspore (Al203. H20) sont les autres 
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mineraux d' aluminium ayant un interet commercial, mais ils exigent de plus 
fortes solutions et des temperatures plus elevees (225° C) ainsi que des pres-
s ions allant jusqu' ii 35 atmospheres. Les autres mineraux qu' on retrouve dans 
un gfte particulier, comme la kaolinite et l' halloysite, sont nocifs, de meme 
que le quartz s' il est assez finement grenu pour reagir de maniere significative. 
Les phosphates, les mineraux manganeses et les oxydes de fer et de titane en 
particulier compliquent la recuperation de l' aluminium, mais leur presence 
n' est pas aussi grave que la teneur en silice ou les proportions de mineraux 
alumineux qui determinent l' emploi soit du procede Bayer soit du procede 
combine. 

Les elements les plus importants pour l' exploitation d' une usine 
d' alumine outre le mineral, sont la chaleur et la soude caustique obtenues a 
un coii.t aussi bas que le permettent les moyens de transport. 

L' emplacement des usines est determine par le cout relatif des mate
riaux rendus al' usine, les investissements et la situation fiscale. La tendance 
generale est d' etablir les nouvelles usines a proximite des sources de mineral. 
Les usines d' alumine cherchent a maintenir la purete du produit calcine a 99. 6 
p. 100 d' Al203 ou mieux. 

Dans le cas des alumineries, le choix de l' emplacement depend de 
facteurs tres differents. En effet, les elements principaux du coii.t de trans
formation par tonne de metal produit sont de 16, OOO kilowatts d' electricite 
coutant entre 1. 5 et 6 mills (1mill=1/lOde cent), o. 6 tonne de coke de rietrole 
se vendant environ $9. 50 la tonne franco raffinerie, deux tonnes d' alumine, 
plus le cout du transport du metal aux marches de consommation. Le coii.t 
eleve de l' energie electrique peut etre justifie si une aluminerie est situee a 
proximite des marches, car c' est un facteur qui, generalement. affecte la posi
tion concurrentielle des producteurs dans des regions eloignees. Les droits de 
douane ainsi que l' affiliation a de grandes societes influencent les aspects eco
nomiques de la construction d' alumineries. 

La mercuriale de l' E & MJ Metal and Mineral Markets donne les prix 
suivants par tonne forte de bauxite secMe, franco ports de l' Atlantique. Qualite 
pour abrasifs, minimum de 87 p. 100 d' Al203, moins de 7 p. 100 de Si02: 
$27. 05 a $28. 80; qualite refractaire, minimum de 88 p. 100 d' Al203: $36. 25. 
Ces deux qualites representent des produits calcines dont on a enleve l' eau 
combinee. La bauxite de qualite chimique est secMe et broyee, mais non 
calcinee. Elle vaut $13. 95 la tonne forte renfermant 60 p. 100 d' Al203, 6 p. J.00 
de silice et 1. 5 p. 100 de fer. Elle provient surtout du Surinam et de la 
Guyane oii elle est obtenue par extraction selective ou enrichissement. La 
bauxite de qualite metal ne fait pas l' objet de cotes et les prix sont negocies 
entre le vendeur et l' acheteur. La statistique sur les importations canadiennes 
indique des prix de $4. 50 et $5. 50 respectivement pour la bauxite provenant de 
la Guinee et de la Malaisie, de $9.12 pour le Surinametde$7. 75pourlaGuyane. 
La statistique ne fait pas mention de la qualite. Les contrats d' expedition de 
mineral etablissent ordinairement un prix fixe, avec primes ou amendes selon 
la teneur en impuretes comme la silica. De meme, l' alumina de haute qualite 
fait l' objet de contrats a long terme comportant un prix de base avec des clauses 
d' escalade suivant le prix du metal. La statistique sur les importations indique 
encore que les prix courants vont de $62 a $74 la tonne courte, franco port 
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d' origine. L' alumine est une poudre blanc he employee comme ma tie re premiere 
a la production d' aluminium. Elle entre dans la fabrication du papier, de pro
duits refractaires et d' abrasifs. L' industrie chimique s' en sert pour produire 
du fluorure d' aluminium, du sulfate d' aluminium et du chlorure d' aluminium. 
L' alumine activee sert a secher des liquides et des gaz, mais son usage prin
cipal dans 1' industrie chimique est comme agent catalyseur. 

SITUATION MONDIALE 

La production d' aluminium du monde libre en 1965 a ete de 110rdre de 5, 563, OOO 
tonnes courtes sur une production mondiale de 7, 005, OOO tonnes. On prevoit 
pour 1966 une production record atteignant presque le rendement maximum et 
s' equilibrant plus ou moins avec la consommation. Les perspectives de la 
demande laissent prevoir une augmentation moyenne annuelle de 7 a 8 p. 100 au 
cours des prochaines annees. 

S' etant a peine remis des effets de la surexpansion des annees 1950, 
les producteurs d' aluminium ont hesite a construire de nouvelles alumineries. 
Ils ont prefere agrandir ou moderniser leurs installations existantes ou en 
augmenter autrement le rendement. La publicite faite autour des nouvelles 
constructions permet aux concurrents de surveiller le marche et d' avancer ou 
de retarder en consequence leurs propres projets. Depuis plusieurs annees la 
surcapacite de production a entrafne un rendement peu satisfaisant par rapport 
aux capitaux investis dans les mines et fonderies. Afin de maintenir la produc
tivite et les prix locaux, des societes qui normallement n' exportent pas ont fait 
des expeditions sur des marches etrangers suscitant une vive concurrence. Le 
besoin fondamental de marches a accelere la tendance a 1 I integration de la 
production et des moyens de fabrication, tandis que le besoin de metal au coii.t 
le plus bas possible a pousse certains fabricants a envahir le domaine de 1' af
finage. Ce faisant, 1' industrie de 1' aluminium a acquis un caractere franche
ment international. Les producteurs nord-americains ont invest! leurs capitaux 
et leur technologie dans des usines de fabrication un peu partout dans le monde, 
surtout en Europe, tandis que les producteurs europeens ont fait des investis
sements en Amerique. 

Sil' on prend comme etalon de mesure la consommation d' aluminium 
par rapport au produit national brut des ttats-Unis en 1964, le Japon et la 
Grande-Bretagne, exportateurs de produits ouvres, constituent des marches 
bien developpes. Le Canada les suit de pres. Parmi les pays industrialises, 
la Communaute economique europeenne et 1' Australie offrent les meilleures 
possibilites d' expansion du marcM en termes du produit national brut en 1964. 
Les projets d' expansion, annonces subsequemment concernant les moyens de 
fabrication dans ces deux continents, paraissent suffisants pour remplir le vide. 
Dans le reste du monde, surtout dans les pays en voie d' industrialisation, la 
consommation est assez bien developpee par rapport au pouvoir d' achat. La 
demande eventuelle dans ces pays ne pourra etre comblee que lorsque leur pro-. 
duction de marchandises et de services augmentera, entrafnantunaccroissement 
de leur pouvoir d' achat. 
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Aux ttats-Unis, les expeditions de produits d' aluminium. marquant une 
augmentation de 12 p. 100 sur 1964, ont depasse quatre millions de tonnes en 
1965. La production d' aluminium de premiere fusion a atteint son niveau maxi
mum et s' est accrue de pres de 8 p. 100 en atteignant 2, 750, OOO tonnes. Environ 
527, OOO tonnes de nouveau metal ont ete importees et 27, 500 tonnes de metal 
provenant des reserves du gouvernement americain ont ete revendues aux pro
ducteurs. La refonte de lingots d' alliages a fourni 515, OOO tonnes de plus. Les 
Etats-Unis ont exporte 206, 959 tonnes d' aluminium de premiere fusion en 1965; 
ce chiffre relativement faible est une indication de la forte demande du marcM 
interieur. A la fin de l' annee, les huit societes productrices d' aluminium de 
premi0re fusion avaient une capacite annuelle reunie de 2, 789, OOO tonnes; de 
plus, elles construisaient des installations supplementaires d' une capacite de 
371, OOO tonnes. Une nouvelle pratique est appliquee aux ttats-Unis: elle con
siste a transporter du metal Chaud, par Camion OU Chemin de fer, directement 
des usines de premiere ou de seconde fusion aux consommateurs, sur des 
distances allant jusqu' a 300 milles. On realise ainsi des economies importantes 
sur le cout de refonte, mais la plupart des alumineries canadiennes ne sont pas 
situees favorablement pour employer extensivement cette methode au Canada. 

Au cours des deux dernieres annees, les Etats-Unis ont mis en oeuvre un 
programmed I eCOUlement prOviSOire de leurS reserves d I aluminium maiS Seule
ment 135, OOO tonnes ont ete vendues dont la majeure partie a ete achetee aux prix 
courants par les grands producteurs d' aluminium. On revise periodiquement le 
chiffre des reserves, fixe maintenant a 450, OOO tonnes. En novembre, le gou
vernement americain a annonce les dispositions d'un programme de ventes pour 
ecouler, sur une periode de 10 a 15 ans, 1,448,483 tonnes d'aluminiumdeclarees 
en excedent des reserves requises. Toute vente depassant 730, OOO tonnes exige
rait l' approbation du Congres. On estime que les besoins d' aluminium aux fins 
de la defense nationale en 1966 seront de 300, OOO a 400, OOO tonnes, soitl50, OOO 
a 200, OOO tonnes de plus qu' en 1965. Le programmed' ecoulement fixe les 
ventes de metal aux producteurs d I aluminium a 150, OOO tonnes pour 1966 et entre 
100, OOO et 200, OOO tonnes pour les annees suivantes, selon les besoins de la 
defense nationale. 

La politique du gouvernement d' Australie et le climat favorable qui y 
regne dans le domaine des investissements ont entrafne la mise en valeur 
extremement rapide de vastes gisements de bauxite. La societe Alcoa of Australia 
exploite a Port Henry une fonderie de 40, OOO tonnes qui utilise la bauxite de 
l' ouest de l' Australie. Son usine d' alumine a Kwinana sera agrandie de 210, OOO 
a 410, OOO tonnes. Dans la region de Weipa, elle extraira de proprietes louees 
a Weipa, au Queensland,deux millions et demi de tonnes de bauxite annuellement 
d' ici 1967. La moitie de cette production servira a alimenter l'usined'alumine 
de Gladstone, la plus grande au monde apres l' exploitation du Surinam. Dans 
la meme region, les reserves renfermees dans les concessions de l' Alcan sont 
prudemment estimees a 75 millions de tonnes. Les premieres expeditions de 
mineral provenant de ces proprietes seront acheminees vers le Japon. L•em-
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placement des gisements du Queensland laissent croire qu' eventuellement, il 
sera possible de developper des sources economiques d' energie et construire 
des alumineries en Nouvelle-Zelande, peut-etre meme en Nouvelle-Guinee. La 
Comalco Industries Limited a annonce qu' elle va agrandir son aluminerie de 
Bell Bay, en Tasmanie, de 54, OOO a 71, 500 tonnes par annee d' ici l' automne 
de 1967. L'Aluminium Limited a annonce la construction, d'ici 1969, d'une 
fonderie de 30, OOO a 40, OOO tonnes au coiit de 25 millions de dollars pres de 
Newcastle. Une de ses filiales est au premier rang des fabricants australiens 
de produits d' aluminium, avec une capacite de fabrication d' environ 35, OOO 
tonnes. 

La consommation d' aluminium de l' Australie en 1964 a ete de 64, OOO 
tonnes. D' ici 1969, sa capacite de production sera d' au moins 141, 500 tonnes 
d' aluminium de premiere fusion. Siles projets d' expansion sont entierement 
realises, l' Australie sera en mesure de produire plus d' aluminium que le pays 
n' en peut utiliser. Au milieu de 1965, le prix du lingot en Australie etait d' en
viron 1. Sc. la livre plus eleve que le prix mondial d' exportation. 

Il y a eu une certaine expansion au sein du Conseil ~on0mique europeen. 
En Grece, pays associe, une fonderie de 80, OOO tonnes devait entrer en fonc
tionnement en avril 1966, tandis que l' Italie dolt construire une fonderie de 
110, OOO tonnes en Sardaigne d 'ici 196 8. Au Surinam, egalement membre associe 
de la CEE, une usine d' alumine de 200, OOO tonnes a commence a produire 
en juillet; la capacite de production atteindra 800, OOO tonnes au milieu de 1967. 
La fonderie de Paranam d' une capacite de 50, OOO tonnes est entree en fonc
tionnement le 9 octobre. 

La Norvege est le principal pays producteur de la Zone europeenne de 
libre-echange. Son industrie ressemble a celle du Canada du fait qu' elle pro
duit surtout pour l' exportation. Sa capacite de production est pas see de 108, OOO 
tonnes en 1955 a 349, OOO tonnes en 1965. 

Le barrage de la Volta au Ghana a commence la production d' energie 
electrique en septembre 1965. Une fonderie d'une capacite de 100, OOO tonnes 
est en vole de construction a Terna et l' ons I attend que le premier metal en 
sortira en mars 1967. Al' heure actuelle, l' usine d' Edea au Cameroun est la 
seule fonderie en Afrique. En Guinee, l' Agence americaine pour le develop
pement international a convenu de garantir l' investissement de 20 millions de 
dollars envisage par la Halco Mining, Inc., filiale de la Harvey Aluminum 
(Incorporated). Une usine d' alumine connexe etait en vole de construction en 
1965 sur l' tle Sainte-Croix, dans les iles Vierges. Les pays tropicaux du cote 
ouest de l' Afrique continueront probablement a attirer d' importants capitaux 
d' investissement au cours des prochaines annees. Leurs reserves de mineral 
et leurs ressources hydro-electriques sont encore largement inexploitees. 

En Asie, l' Inde avait un potentiel de production de 112, OOO tonnes 
metriques. Le Japon, qui a produit 322, OOO tonnes d' aluminium en 1965, aura 
une capacite additionnelle de 154, OOO tonnes a Kambara d' ici la fin de 1967. 
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USAGES 

Les moulages d' aluminium servent a diverses applications comme les pieces de 
moteurs, les carters, ainsi qu' a des fins structurales et decoratives. Les 
profiles servent idealement avec des feuilles a la construction de murs-rideaux, 
a la fabrication de camions, de carrosseries de remorques, de wagons de 
chemins de fer, de portes et fenetres d' habitations, de tuyaux d' irrigation et de 
tubes pour la construction de meubles Mgers. Les tiges d' aluminium servent a 
la fabrication de fils et de cables electriques. Les feuilles servent a la fabri
cation de revetements de batiments, de bottes de conserve, d' ustensiles de 
cuisine, de lames et de cylindres pour tubes a pates. 

Les principaux usages destructifs de l' aluminium comprennent la 
fabrication de desoxydants pour les acieries, d' alliages avec d' autres metaux 
comme le magnesium ou le zinc, et de poudre dans la manufacture de peintures 
et d' explosifs. 

Aux lhats-Unis, le comite de la statistique de l' Aluminum Association 
estime que des 8, 100, OOO livres d' aluminium expediees en 1965, 22. 9 p. 100 
ont servi dans la construction, 22. 7 p. 100 dans le transport, 13. 2 p. 100 dans 
l' industrie electrique, 10. 3 p. 100 dans la fabrication d' articles durables de 
consommation, 8. 1 p. 100 dans la manufacture de contenants et de bottes, 7 p. 100 
dans la fabrication de machines et d' appareils; 7 p. 100 ont ete exportes et 
8. 8 p. 100 ont servi a divers usages. 

PRIX 

Le prix d' exportation est demeure a 24. 5 cents (:~. -U.) la livre en 1965. En 
novembre, on a tente de hausser le prix des ttats-Unis de 24. 5 a 25 cents la 
livre, mais cette tentative a ete de courte duree. Le prix canadien est demeure 
stable a 26 cents la livre rendue a destination. 

TARIFS DOUANIERS 

CANADA 

Tarif de 
preference 
britannique 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

Bauxite et alumine. . . . . . • . . . • • . . en franchise an franchise 
Aluminium et alliages d' aluminium, 

gueuses' lingots' barres a cran, 
blocs, bra mes, billettes, blooms 
et barres a trefiler............ en franchise 11/4c. la liv. 

Barres, tiges, plaques, toles, 
bandes, cercles, carres, .. 
disques et rectangles . . . . . • . . . . en franchise 3c. la liv. 

Tarif 
general 

en franchise 

5c. la liv. 

7 l/2c. la liv. 



CANADA (fin) 

Cornieres, profiles en U, pou
tres, pieces en T et autres 
profiles et forme lamines, 
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Tarif de 
preference 
britannique 

etires OU refoules . , , . , . , .. , . , . en franchise 
Fils et cables en tresse OU 

en toron ou non, armes 
d'acier ou non . . . . . . . . . . . . . . . . en franchise 

Tuyaux et tubes . . . . • . . . . . . . . . . . en franchise 
Feuilles non autrement designees 

ou lames, de moins de O. 005 de 
pouce d' epaisseur, unies OU bosse-
lees, avec ou sans renfort . . . . . en franchise 

Poudre d' aluminium............ en franchise 
Feuilles d' aluminium de moins de 

o. 005 de millimetre d' epaisseur en franchise 
Rebuts d' aluminium . . . . . . . . . . . . en franchise 
Articles en aluminium non 

autrement designes .........•.. , 
Articles creux de cuisine ou de 

menage en aluminium, non 
autrement designes ........... . 

ETATS-UNIS 

15% 

20% 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

22 1/2% 

22 1/2% 
22 1/2% 

30% 
27 1/2% 

en franchise 
en franchise 

22 1/2% 

22 1/2% 

Aluminium 

Tarif 
general 

30% 

30% 
30% 

30% 
30% 

en franchise 
en franchise 

30% 

30% 

Bauxite .•.................•.... 50c. la tonne forte (droits de douane 
temporairement sus pendus) 

Aluminium non ouvre 
De coupe uniforme sur toute sa 
longueur, la coupe la plus petite 
n' etant pas superieure a .o. 375 
de pouce, en bobines ......... . 

Autres 
Aluminium autre que les alliages 
d' aluminium .................. . 
Alliages d' aluminium 

Aluminium et silice ......... . 
Autres .......•.....•........ 

Dechets et rebuts d' aluminium ... 

Tiges d' aluminium ouvrees .•.... 
Cornieres, formes, coupes en 

aluminium, toutes ouvrees ..... 

2. 5c. la livre 

1. 25c. la livre 

2. 125c. la livre 
1. 25c. la livre 
1. 5c. la livre (droits de douane 

suspendus) 
2. 5c. la livre 

19% ad valorem 



tTATS-UNIS (fin) 
Fil d' aluminium 

Non reeouvert ou plaque de metal 
Reeouvert OU plaque de metal. .. 
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12. 5% ad valorem 
O. le. la livre plus 12. 5% ad valorem 

Barres, plaques, feuilles et bandes en 
aluminium, le tout ouvre, qu' elles soient 
eoupees, pressees ou estampees ou non 
en formes non reetangulaires 

Non revetues. . . . . . • . . . . . . • . . . . . . 2. 5e. la livre 
Revetues 

Entierement en aluminium ..... . 
Autres ....................... . 

Aluminium en poudre ou en floeons 
Floeons ......................... . 
Poudre ....................•..... 

Tuyaux et tubes et flans y relatifs, 
raeeords pour tuyaux et tubes, le 
tout en aluminium 
Lingots pour profiles a fonte vide .. . 
Autres ......................... . 

Lames d' aluminium non doublees 
ou taillees 

2. 5e. la livre 
24% ad valorem 

5. le. la livre 
19% ad valorem 

1. 25e. la livre 
19% ad valorem 

Armatures de eondensateurs . . . . . . . 1 7% ad valorem 
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L'amiante 

A.A. Winer* 

En 1965, pour la premiere fois au cours des sept dernieres annees, la produc
tion d' amiante non seulement n' a pas augmente, mais a ete plus faible qu' en 
1964; elle s'est etablie avec une baisse d'environ 3 p. 100 tant en valeur qu'en 
production au tonnage de 1, 380, OOO de tonnes, evaluees a pres de 140 millions 
de dollars. Le Quebec et l' Ontario ont accuse une baisse de production en 1965. 
Par contre, la production a Terre-Neuve, a augmente de 10 p. 100 et celle de la 
Colombie-Britannique de 26 p. 100. 

La production d' amiante au Canada est presque entierement exportee, 
et malgre sa production croissante, 50 p. 100 des exportations ont ete dirigees 
vers les marches des Etats-Unis en 1965. Les exportations d' amiante avec 
2 p. 100 de plus qu' en 1964 se sont elevees a 159 millions de dollars en 1965, 
dont 41 p. 100 de ce total representent les fibres expediees aux Etats-Unis. En 
1965, pour la premiere fois en cinq ans, les prix des fibres d' amiante ont aug
mente ce qui explique en partie l' augmentation de la valeur des expeditions de 
fibres canadiennes. 

Les principales fibres d' amiante importees sont la crocidolite de 
1' Australie et de l' Afrique du Sud et l' amosite de l' Afrique du Sud. En 1965, 
les importations de fibres SI elevaient a 6, 953 tonnes evaluees a $1, 286, 429. 

TECHNOLOGIE ET USAGES 

Quelques mineraux ont un aspect fibreux ou pseudo-fibreux, mais ne possedent 
pas les caracteristiques physiques ou chimiques requises d' un mineral fibreux 
pour usage industriel. Dans le commerce, le terme "amiante" est applique a 
cinq sortes de mineraux silicates. Le plus utilise est le chrysotile, silicate 
hydrate nature! de magnesium. Les autres sont la crocidolite (silicate de sodium 
et de fer), l' amosite (silicate de fer et de magnesium en partie hydrate), la 
tremolite et l' anthophyllite (silicates de calcium, de magnesium et de fer). 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 

95188-6 
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TABLEAU 1 

Amiante: production et commerce 

PRODUCTION (expeditions) 
Selon le genre 

Amiante brut ........... . 
Fibres broyees ......... . 
Fibres courtes ......... . 

Tonnes 
courtes 

1964 

$ 

236 199,965 
664,284 107,476,342 
755,331 37,517,136 

Total. .................. 1, 419, 851 145, 193, 443* 

Par province 
Quebec ................. 1, 285, 564 124, 923, 453 
Colombie-Britannique.... 67, 460 11, 714, 494 
Terre-Neuve ......•..... 
Ontario ................ . 

51,315 
15,512 

6,355,578 
2,199,918 

Total. ..•............... 1, 419, 851 145, 193, 443* 

EXPORTATIONS 
Amiante brut 

France ................ . 
Japon. ................. . 
Etats-Unis ............. . 
Autres pays ............ . 

Total ....•.............. 

Fibres broyees 
gualite groupe 3 
Etats-Unis ........•..... 
Allemagne occidentale ..•. 
Grande-Bretagne ....•... 
France ....•...........• 
Japon .....•..•.•..•.••• 
Espagne ...•...•...•..•. 
Belgique et Luxembourg .• 
Mexique .•.........•...• 
Autriche •.•.....••••.... 
Australie .......•.••.... 
Autres pays ..........•.. 

Total. ................. . 

78 57,415 
39 46, 653 
97 79,555 

214 183,623 

14,618 6,314,263 
5,152 1,989,658 
3,710 1,177,778 
3, 149 1,166,375 
2,127 845,878 

362 137,763 
700 291,356 
300 118, 400 

89 34,522 
99 34,887 

4,101 1,750,428 

34,407 13,861,308 

1965p 

Tonnes 
courtes 

220 
721,267 
658, 723 

$ 

1,380,210 139,805,322* 

1,236,260 119,022,297 
85,450 13,718,022 
56,400 6,985,140 

2,100 79,863 

1,380,210 139,805,322* 

55 45,971 
27 20,160 
25 35,170 
16 14, 830 

123 116, 131 

15,137 6,415,202 
2,302 898,129 
1,737 691,895 
1,352 505,809 
1,165 471, 129 

432 160,350 
309 124, 451 
240 91, 840 
105 39,919 

60 20,950 
3,342 976,875 

26,181 10,396,549 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

_gualite g:rouEes 4 et 5 
Etats-Unis ........•..... 190,284 32,485,324 198,290 33,354,907 
Allemagne occidentale ... 44,483 7,392,193 49,366 9, 124, 702 
Grande-Bretagne ........ 46, 430 7,963,788 46,199 8,170,001 
France ...........•..... 40,133 6, 718, 089 38,627 6,920,990 
Australie ............•.. 28,134 4,462,697 32,519 5,328,609 
Belgique et Luxembourg .• 27,120 4,723,878 32,264 6,045,157 
Japon .................. 38, 330 5,130,350 27,069 3,903,939 
Espagne ........•....... 20,137 3,488,074 17,823 3,329,219 
Autriche •............... 11,375 2,016,461 15,492 2,965,672 
Mexique ...........•.... 17,316 3,133,316 15,441 2,780,956 
Autres pays .....•....... 132,366 23, 149, 384 131, 506 23,565,413 

Total ................... 596,108 100,663,554 604,596 105,489,565 

Total, fibres bro,yees (fin) 
GrOUEElS 3' 4 et 5 
Etats-Unis ...........•.. 204,902 38,799,587 213,427 39,770,109 
Allemagne oecidentale ... 49, 635 9,381,851 51,668 10,022,831 
Grande-Bretagne ..•..... 50, 140 9,141,566 47' 936 8,861,896 
France ................. 43,282 7,884,464 39,979 7,426,799 
Australie ............... 28,233 4,497,584 32,579 5,349,559 
Belgique et Luxembourg .. 27,820 5,015,234 32,573 6,169,608 
Japon .................. 40,457 5,976,228 28,234 4,375,068 
Espagne ...........•.... 20,499 3,625,837 18,255 3,489,569 
Mexique ...........•.... 17,616 3,251,716 15,681 2,872,796 
Autriche ..............•. 11, 464 2, 050, 983 15,597 3,005,591 
Autres pays ............. 136,467 24,899,812 134, 848 24,542,288 

Total. ...............•.. 630,515 114,524,862 630, 777 115, 886, 114 

Courtes {GrouEes 
6, 7, 8, et 9) 
Etats-Unis .....•....•... 445,580 24,149,856 447,668 25,389,506 

Japon ..•..•••.......... 55,537 4,594,791 52, 663 4,640,437 

Grande-Bretagne ........ 47,877 2,640,735 51, 784 3, 003, 431 

Allemagne occidentale. ... 38,651 2,105,715 36, 811 2,434,777 

France ......•...••...•• 27,908 1,667,306 20,120 1,243,448 

Belgique et Luxembourg .• 19,512 1,398,374 10,836 896,088 

Australie .••...••..••.•. 8,678 579,990 10,476 767,863 

Pays-Bas .•••••..•.•.•.. 13, 950 832, 097 10,296 565,153 

Autres pays ........•.... 45,054 3,028,604 47,850 3,714,080 

Total 702, 747 40,997,468 688,504 42, 654, 783 

95188--6~ 



Tableau 1 (suite) 

Total general, 
amiante brut, fibres 

Tonnes 
courtes 

64 

1964 

$ 

courtes et broyees ....... l, 333, 476 155, 705, 953 

Produits ouvres, 
garnitures de freins 
et d' embrayages 
Etats-Unis .......••..... 
Cuba ......•......•..... 
Liban .•..........•••.•. 
Australie .....•......... 
Equateur .............. . 
El Salvador ........•.... 
Syrie ...•............... 
Autres pays .•......•.... 

Total. •.•.•..•.....•.•.• 

Amiante et 
fibrociment employes 
en construction 
Etats-Unis ............. . 
Pakistan ..•.••......•.. 
Australie •.............• 
Jamalque .............. . 
Autres pays .•...•...•... 

Total. ...•.............. 

Autres produits d' amiante 
et de fibrociment 
Etats-Unis .•..........•. 
Grande-Bretagne ....... . 
Australie ..••........... 
Suisse ..•.....•.••...... 
Autres pays ....•.•...... 

Total. ........•.•.•..... 

Total general exportations 
de produits ouvres •.....• 

25, 371 
37,632 
23,258 
19,391 
28,970 
18,573 
22,535 

197,791 

373,521 

1,084,696 
49,376 
37,154 

7, 718 
89, 384 

1,268,328 

153,344 
21,209 
12,782 
56,201 
86,186 

329,722 

1, 971, 571 

Tonnes 
courtes 

1965p 

$ 

1,319,404 158,657,028 

125,315 
62,232 
51,863 
37,554 
36,350 
30,735 
28,778 

186,945 

559,772 

778,103 
131,484 

53,028 
32,953 
89,249 

1,084,817 

271, 737 
18,805 
17,883 
17,804 
49,260 

375,489 

2,020,078 



Tableau 1 ( finj 

IMPORTATIONS 
Amiante 

Produits non ouvres ...... . 

Amiante 
Produits ouvres 
Feutres de sechage 

et etoffes tissees 
ou feutrees ............ . 

Garnissages ............ . 
Garnitures de freins ..... . 
Garnitures d' embrayages .. 
Autres garnitures de freins 

et d' embrayages, n. d. a .. 
Bardeaux et panneaux de 

parement en fibrociment . 
Panneaux et cartons en 

fibrociment ............ . 
Materiaux de construction 

en amiante et fibro-
ciment, n. d. a .......... . 

Tonnes 
courtes 

9,218 

Produits de base en amiante 
et fibrociment, n. d. a ..... 

Total,produits ouvres ..... 

Total,amiante brut et 
produits ouvres ........ . 
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1964 

$ 

1,647,866 

591,905 
597,450 

1, 204, 470 
265,393 

407,247 

219,818 

747,724 

686, 379 

1, 374, 482 

6,094,868 

7,742,734 

*Non compris, la valeur des contenants. 

Amiante 

1965p 

Tonnes 
courtes 

6,953 

$ 

1, 286, 429 

878,109 
645,322 
995,442 
202,865 

226,412 

861,288 

715, 117 

1, 370,446 

5,895,001 

7,181,430 

p: preliminaire -: neant n. d. a.: non designes ailleurs 

Le chrysotile qui fournit 90 p. 100 de la fibre d' amiante dans le monde 
se presente sous deux formes: celle a fibres transversales et celle a fibres 
longitudinales. Les premieres sont formees de di verses fibres paralleles entre 
elles et transversales au filon dont la largeur indique a peu pres la longueur de 
la fibre. Dans la forme des secondes, les fibres de chrysotile imbriquees repo
sent le long des fissures dans le roe. 



TABLEAU 2 

Amiante: production et exportations, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production* Importations 

Brut Broye Fibres courtes Total Brut Broye Fibres courtes Total 

1956 717 392, 983 620,549 1, 014, 249 560 377,044 586, 317 963,921 
(j) 

1957 622 404,016 641, 448 1,046,086 638 393, 311 636, 611 1, 030, 560 (j) 

1958 605 342,562 582,164 925, 331 483 318,280 547,867 866,630 
1959 432 404,019 645,978 1,050,429 416 401, 583 611, 923 1,013,922 
1960 330 483, 183 634, 943 1,118,456 241 458,053 610,199 1,068,493 
1961 163 548, 230 625,302 1,173,695 176 527,324 589,380 1,116,880 
1962 205 547,447 668,162 1,215,814 182 532,020 632, 468 1,164,670 
1963 217 579,085 696,228 l, 275, 530 195 555,419 650,811 1,206,425 
1964 236 664, 284 755,331 1, 419, 851 214 630,515 702,747 1,333,476 
1965p 220 721,267 658,723 1,380,210 123 630,777 688, 504 1, 319, 404 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Non compris, la valeur des contenants. 
p: preliminaire 
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Au Canada, le chrysotile s' extrait soit de mines a ciel ouvert soit de 
mines souterraines. Le traitement a 11 usine se fait par voie seche et comprend 
le broyage, le traitement au choc, le defibrage et le triage afin de separer les 
differentes qualites de fibre marchande des residus ou dechets. Pour la vente, 
l' industrie tient compte essentiellement de la longueur de la fibre recuperee, 
mais d' autres facteurs importants interviennent egalement, comme le volume, 
la teneUr en pOUSSiere et le degre d I epuratiOn et de defibrage, 

Les proprietes physiques du chrysotile en font une matiere de premiere 
importance dans plusieurs applications industrielles. Lorsque leur texture s' y 
prete, les fibres longues peuvent etre soumises aux memes procedes de traite
ment que les fibres d' origine organique. Cardees et filees, l' industrie en fait 
des tiSSUS de divers poids I de diverses epaisseurs et qualites I utilises dans la 
fabrication de materiaux resistant a la chaleur engendree par la friction. 

Les fibres courtes se pretent au plus grand nombre d' usages. Le 
volume actuel d' amiante classe comme fibres courtes depasse de beaucoup celui 
de toutes les autres categories reunies. L' industries' en sert pour le moulage 
des plastiques' la fabrication de carrelages a plancher 1 la preparation d I enduitS 
protecteurs; elles servent aussi dans l' industrie de la peinture et pour certa1nes 
applications dont une bourre fibreuse ayant les proprietes de l' amiante est 
exigee. 

Le marcM du fibrociment est le plus important pour le chrysotile. 
L' amiante melange au ciment Portland entre dans la fabrication de plusieurs 
produits dont les tuyaux, les bardeaux de toutes sortes, les tuiles de toiture et 
les planches murales. 

L' industrie de l' automobile abs or be de grandes quantites de produits 
d' amiante, comme par exemple dans les garnitures de freins tissees et moulees, 
les revetements d' embrayages et les garnitures a pression. Les fibres tres 
courtes trouvent un emploi important dans la preparation des composes de 
revetement de base. 

L' emploi de l' amiante est egalement repandu comme element isolant 
thermique sous forme de papier. Melange a d' autres materiaux l' amiante entre 
dans la fabrication de chemises et de dalles premoulees pour le revetement des 
chaudieres et des tuyaux a vapeur ainsi que dans la construction des raffineries 
de petrole et des usines de produits chimiques. 

Les fibres industrielles produites dans le nord de la Colombie-Britannique, 
contenant peu de magnetite, presentent un avantage pour l' industrie de l'elec
tricite, ou elles servent de tissus isolants, ignifuges et non conducteurs. 

La crocidolite, amiante du groupe amphibole, souvent appelee "fibre 
bleue", a une valeur marchande du fait de ses proprietes. Elle sert de garniture 
et entre dans la fabrication de tuyaux en fibrociment soumis a des pressions. 

L' amosite, variete calorifuge d' anthophyllite, entre dans la fabrication 
des isolants thermiques. Les fibres de tremolite, d' actinolite et d' anthophyllite, 
generalement faibles, ne se pretent guere a la plupart des usages demandes a 
l' amiante. Leurs proprietes physiques et chimiques conviennent neamoins a 
certains emplois. 
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PRODUCTION 

Le chrysotile est la plus importante varieM de fibre d' amiante utilisee dans le 
monde et la seule extraite au Canada. Le chrysotile se trouve dans differentes 
regions du Canada, toutefois la production commerciale en est faite seulernent 
dans les provinces de Quebac, de la Colombie-Britannique et de Terre-Neuve. 

Les gisements d' amiante consideres comrne les plus grands au rnonde 
s' etendent dans les Cantons de l' Est (Quebec) sur une bande etroite ii l' est de 
la riviere Chaudiere et au sud-ouest jusqu' ii la peripMrie de Sherbrooke, ii 
environ 80 milles ii l' est de Montreal. Tous les gisernents productifs de la 
province se trouvent dans cette region. La presence du mineral en profondeur, 
confirmee par des forages, indique des reserves suffisantes pour de nombreuses 
annees. 

L' AMIANTE AU CANADA 
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TABLEAU 3 

Producteurs de fibres d' amiante au Canada 

Usine 

TERRE-NEUVE 
Advocate Mines Llmited 

QUEBEC 
Comte d' Arthabaska 

Nicolet Asbestos Mines Ltd. 
Comte de Beauce 

Carey-Canadian Mines Ltd. 
Comte de Megantic 

Asbestos Corporation Limited 

Bell Asbestos Mines, Ltd. 
Flintkote Mines Llmited 
Lake Asbestos of Quebec, Ltd. 
National Asbestos Mines Limited 

Comte de Richmond 
Canadian Johns-Manville Company, 
Limited 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Liard M.D. 

Cassiar Asbestos Corporation Limited 

Emplacement 

Baie Verte, Burlington Peninsula 

Norbestos 

Broughton twp. 

Thetford Mines (mine King Beaver) 
Black Lake (mine British Canadian) 
Vimy Ridge (mine Normandie) 
Thetford Mines 
Thetford Mines 
Black Lake 
Thetford Mines 

Asbestos (mine Jeffrey) 

Cassiar 

L' industrie s I attend a une demande plus elevee de chrysotile canadien, 
surtout dans la categorie des fibres courtes, si toutefois la tendance infl.ationniste 
n' entraine pas un serieux ralentissement dans les industries de l' automobile et 
de la construction. Les producteurs ont adapte la fibre canadienne aux usages 
demandes etextremement varies de ce produit. Les recherches en cours, avec 
de meilleures methodes et un controle plus severe de la qualite. permettront de 
maintenir la demande de la fibre canadienne d' excellente qualite. Aucun autre 
materiau connu ne rassemble toutes les remarquables proprtetes de la fibre 
d' amiante. Un accroissement annuel de la demande de l' ordre de 3 a 5 p. 100 
de tous les genres d' amiantes est pre vu aux Etats -Unis, al ors que la production 
de ce pays permettra de satisfaire seulement 10 p. 100 environ de ses besoins. 
Les producteurs Canadiens peuvent done s I attendre comme par le passe, a 
exporter une grande partie de leur production a ce pays. La production et la 
demande mondiale devraient continuer d'etre a la hausse, pour tous les types de 
fibres, a mesure que de nouveaux produits seront introduits sur le marche. Avec 
la concurrence grandissante, le domaine de la recherche prendra plus d' impor
tance et permettra a 11 amiante de trouver de nouveaux debouches. Rare et 
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caracterisee par une faible teneur en fer, l' amiante de l' Ou est du Canada devrait 
encore attirer une forte demande, bien que la recherche ait permis de mettre au 
pointune fibred' amiante enrichie, a faible teneur en fer, convenant al' isolation 
electrique. Bien que la Russie soit en mesure actuellement d' entrer en concur
rence sur les marches d' exportation d' amiante, il est probable qu' elle utilisera, 
pour le moment, la majeure partie de sa production. 

Aucune extraction de crocidolite ne se fait au Canada, mais des venues 
existent dans la region ferrifere pres de la ligne frontiere Quebec-Labrador. 
Plusieurs grands gisements commerciaux sont exploites en Afrique du Sud ainsi 
qu 'en Australie et en URSS. Aucune venue d 'amosite n 'est connue au pays. 
L'amosite vendue dans le monde provient des gisements de l 'Afrique du Sud. Au 
Canada, de l 'amiante se rencontre sous forme de tremolite, d 'actinolite et 
d 'anthophyllite, mais il n 'est fait aucune extraction. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, une petite quantite de tremolite a ete extraite dans l 'est de l 'Ontario. 

MISE EN VALEUR 

Yukon 
La Cassiar Asbestos Corporation Limited a poursuivi l' execution des 

plans de travaux d' exploitation sur sa propriete de Clinton Creek, situee a 40 
milles au nord-ouest de Dawson, en vue de la production en 1968. La societe 
estime qu' en pro::luisant annuellement 40, OOO tonnes de fibres, les reserves 
dureraient 19 ans. 

Colombie-Britannique 
La Cassiar Asbestos Corporation Limited poursuit les travaux d' explo-

. ration de sa propriete de Kutcho Creek, situee a 60 milles au sud...:est de Cassiar. 

Ontario 
La Canadian Johns-Manville Company, Limited continue la mise en 

valeur de sa mined' amiante dans le canton de Reeves, a 43 milles al' ouest de 
Timmins. Les travaux de surface sont termines et un puits a ete creuse a des 
fins d' exploration. La seule production d' amiante enregistree en 1965 provient 
de la Hedman Mines Limited a 11 est de Matheson. 

Quebec 
L' Asbestos Corporation Limited a indique que sa mine d' Asbestos Hill, 

dans la region de 11 Ungava, sera prete a la production pour 1970. L' estimation 
des reserves approche de 20 millions de tonnes et les plans etablis prevoient 
une production annuelle de debut de 100, OOO tonnes. Les travaux d' agrandisse
ment de l' usine de la mine King-Beaver a Thetford Mines sont presque termines. 
Les travaux d' expansion d' environ 12 p. 100 al' usine no 1 de la British Canadian 
a Black Lake sont acheves, et la societe etudie actuellement un projet en vue 
d'augmenter la capacite de l'usine no 2 (Johnson's, Black Lake). La Nicolet 
Asbestos Mines Ltd. a agrandi ses mines a ciel ouvert a Norbestos. La Canadian 
Johns-M::i.nville continue le decapelage de la mine Jeffrey a Asbestos, conforme
ment a la IDiSe a exeCUtiOn d I Un programme de traVaUX dont la duree prevue est 
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de deux ans et demi. Les depenses de ces travaux ont ete autorisees afin 
d' augmenter la capacite de production. 

Les travaux d' expansion ii la mine d' amiante de Black Lake par la Lake 
Asbestos of Quebec, Ltd. et la United Asbestos Corporation Limited ont ete 
executes en vue de l' agrandissement de la mine ii ciel ouvert. Cette expansion 
va permettre de recuperer un plus gros volume de mineral et d' utiliser la capa
cite de production de l' usine. La National Asbestos a egalement commence 
l' execution d' un programme d' expansion ii Thetford Mines. La McAdam Mining 
Corporation Limited a poursuivi son programme de forage dans sa propriete de 
Chibougamau. 

Terre-Neuve 
L' Advocate Mines Limited ii Baie Verte a augmente sa production en 

1965 en installant du materiel supplementaire. 

APER<;U DE LA PRODUCTION MONDIALE 

La production mondiale de l' ensemble des types d' amiante a ete estimee ii trois 
millions et demi de ionnes. Le Canada et l' URSS sont les deux plus grands 
producteurs d' amiante du monde. Les donnees statistiques concernant la pro
duction de l' URSS, ne sont pas connues, toutefois des rumeurs laissent entendre 
que sa production serait superieure a celle du Canada en 1965. La production 
canadienne represente environ 40 p. 100 de la production mondiale. 

La Russie a exporte environ 200, OOO tonnes d' amiante en 1964 surtout 
en Allemagne de l 'Est, en Allemagne occidentale, en France, en Pologne, en 
Tchecoslovaquie, en Bulgarie, en Hongrie et au Japon. Ces exportations 
d 'amiante representeraient apeupres 15 p. 100 de la production globale de l 'URSS. 
La production totale de ce pays en 1964 aurait ete approximativement 1, 300, OOO 
tonnes. L'industrie prevoit une augmentation du rendement des fibres en 
1966 surtout avec l' entree en production de deux nouvelles mines. Le marche 
en baisse de la Rhodesie du Sud en 1965 peut avoir des repercutions sur les 
exportations de ce pays en 1966, toutefois la production d' environ 153, OOO tonnes 
est restee la meme qu' en 1964. Exemptes de fer magnetique, les fibres de la 
Rhodes le du Sud entrent dans la fabrication des produits d' amiante utilises en 
electricite. 

La Republique de l' Afrique du Sud est le plus gros producteur d' amosite 
et de crocidolite. Elle produit aussi du chrysotile. En 1965, l' ensemble de sa 
production d' amiante de toutes les varietes s' elevait a 220, OOO tonnes courtes. 
La production de la fibre bleue provenant du Cap est satisfaisante et l' explora -
tion se poursuit afin de decouvrir de nouvelles reserves. 

La production de chrysotile aux Etats-Unis avec une augmentation de 
15 p. 100 a atteint environ 130, OOO tonnes, surtout grace ii la production crois
sante de la Californie. Les importations faites par les Etats-Unis se sont 
maintenues ii un niveau eleve, le Canada a contribue dans une large proportion 
ii ces importations. 
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PRIX 

Les prix, a la fin de 1965' refletaient la hausse intervenue pour certaines cate
gories de fibres, toutspecialementcelles desgroupes 4, 5, 6et7. Les prix de 
l 'amiante quotes a la fin de 1964 etaient les suivants: franco Asbestos (Quebec) 
par wagonnee , la tonne courte: 

Brut n° 1 $1, 410 5K $156 
2 760 5R 132 

Fibre 3F 5.65 6D 95 
3K 4SO 7D S2 
3R 40S 7f 77 
3T 370 7H 66 
3Z 345 7K 54 
4A 320 7M 47 
4D 215 7R 46 
4H 210 7T 44 
4K 210 7R "floats" - 47 
4M 210 7T "floats" - 47 
4T 190 SS 29 
4Z 190 ST 23 
5D 156 

Tonnage minimum des wagonnees pour les categories de 1 a 5R inclusivement: 
20 tonnes; pour les categories de 6 a s inclusivement: 30 tonnes. Quatre dollars 
en sus par tonne pour tout chargement inferieur a une wagonnee. 

Les prix en devises canadiennes, des fibres d' amiante par categorie en 
provenance de l' ouest du Canada, franco Vancouver, la tonne courte, sont les 
suivants: 

Non ferrause, 
fibre a filage 

AAA 
AA 

A 

$7S7 
625 
470 

Categories 

Fibrociment 

AC 
AD 

$325 
273 

Fibres a bardeaux 

AK 
AS 
AX 

$231 
190 
16S 

AY 126 
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TARIFS DOUANIERS 

CANADA 

Tarif de 
prMerence 
britannique 

Ami ante, brut en franchise 
Amiante sous toute autre forme 

que brut et de toute fabrication 
non mentionnee ailleurs 12 1/2% 

Amiante sous toute autre forme 
que brut et de toute fabrication, 
amiante brut d' origine 
britannique en franchise 

Filee, entierement ou en partie 
d' amiante '· pour garnitures 
d' embrayages et de freins 7 1/2% 

Etoffes tissees, en entier ou en 
partie d' amiante, pour garni
tures d' embrayages et de 
freins 12 1/2% 

ETATS-UNIS 
Amiante, non ouvre, brut, fibres, 

stuc, sable d' amiante et residus 
ne contenant pas plus de 15% de 
corps etrangers au poids 

Coton pour meches, rubans, 
meches, corde, ficelle, etoffe, 
et tuyaux, ou amiante ou tout 
autre fibres a filage, avec ou 
sans fil metallique, ou articles 
composes de ce qui precede 

Articles composes en partie 
d' amiante ou de ciment 
hydraulique: tuyaux et 
garnitures 
Autres 

Articles en amiante non 
autrement denomfnes 

Amiante 

Tarif de la 
nation la plus 
favorisee 

en franchise 

12 1/2% 

12 1/2% 

12 1/2% 

12 l/2% 

en franchise 

8% ad valorem 

0.3c. la livre 

Tarif 
general 

25% 

25% 

25% 

25% 

30% 

0. 225c. la livre 

9% ad valorem 
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L'antimoine 

D. B. FRASER* 

L' antimoine se trouve, au Canada, comme element constitutif secondaire de 
certains minerais de plomb-zinc. Il est recupere sous forme de plomb anti
monial lors des operations de fusion. La production d' antimoine metal et de 
regule d' antimoine a ete nulle au Canada depuis 1944. La prodti.ctiond' antimoine 
de premiere fusion contenu dans les alliages de plomb antimonial, qui avait 
atteint l, 600, OOO livres en 1964, a ete de 1, 200, OOO en 1965. 

L' antimoine metal et l' oxyde d' antimoine utilises au Canada sont im
portes. Les donnees statistiques sur le metal importe ont ete interrompues en 
1964 mais, precedemment, la Chine communiste et la Yougoslavie, producteurs 
et affineurs du minerai d' antimoine, et certains pays d' Europe occidentale, 
importateurs de minerai d' antimoine et exportateurs de metal affine, ont ete les 
principaux fournisseurs du Canada. En 1965, le Canada a importe de l' oxyde 
d' antimoine en provenance surtout de la Grande-Bretagne, des ttats-Unis et de 
la Chine communiste. 

La Cominco Ltee (autrefois sous la raison sociale The Consolidated 
Mining and Smelting Company of Canada Limited) exploite une fonderie et affi
nerie de plomb a Trail (C. -B.), elle est la seule societe productrice de plomb 
antimonial de premiere fusion. La refonte de rebuts metalliques a permis a 
certaines usines de recuperer du plomb antimonial, mais aucune donnee n' a ete 
publiee concernant le tonnage de leur production. 

Le gros du plomb antimonial produit a Trail par la Cominco provient du 
concentre de plomb obtenu des minerais de la mine Sullivan a Kimberley (C. -B.). 
Les minerais et concentres de plomb-argent expedies a Trai~ par d' autres mines 
de la Cominco et par des clients exterieurs fournissant le reste. Le plomb pro
duit par l' affinage de ces minerais et concentres contient environ l p. 100 
d' antimoine recupere des r~sidus anodiques, a la suite de l' affinage electroly
tique des !ingots et des crasses de carneau provenant de la purification du plomb 
cathodique. Un nouvel affinage de ces residus et crasses donne l' alliage de 
plomb antimonial auquel il est ajouM parfois du plomb affine afin de donner au 
produit une valeur marchande. 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU l 

Antimoine: production, commerce et consommation 

PRODUCTION 
Antimoine contenu dans 

Livres 

1964 

les alliages de plomb antimonial. .. l, 591, 523 

IMPORTATIONS 
Oxyde d' antimoine 

Grande-Bretagne ........••..•... 
Chine ..••............•..•..•..•. 
ttats-Unis •......•....•...••.•.. 
Belgique et Luxembourg ...••...•. 
Allemagne occidentale ........... . 

Total ..•......•.........•.•..•.. 

CONSOMMA TION 
Regule d' antimoine dans: 

Alliages de plomb antimonial. ..... 
Metal antifriction .•.....•.•..•... 
Soudures .•.•.•••.......••....... 
Metal a caracteres d' imprimerie .• 
Autres produits * ..•...•....•.•.. 

Total •.•.•..••....•........••••• 

403,700 
110,200 
122,200 

28,600 
45,000 

709,700 

277,190 
72,020 
16,374 

141, 484 
51,023 

558,091 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1965p 

$ Livres $ 

700, 270 1, 232, 665 653, 312 

183,269 
34,757 
64, 685 
17,606 
30,464 

330,781 

421,100 
121,700 

65,700 
7,000 

615,500 

363,752 
48,295 
24, 925 

181,499 
41, 166 

659,637 

203,126 
58,171 
32,429 
3,458 

297,184 

*Y compris lames, bronze, alliages au plomb, grenaille et autres produits 
mains importants. 
p: preliminaire -: neant 

Plusieurs venues de stibine (Sb2S3), principal mineral d' antimoine, ont 
ete signalees en divers endroits du Canada. Par intermittence durant plusieurs 
annees, certains gftes ont fait l' objet d' explorations et de travaux partiels de 
inise en valeur mais, dans l' ensemble, les resultats ont ete decourageants. Les 
venues les plus connues comprennent la mine Mortons Harbour, sur l' fie New 
World dans la baie Notre-Dame (T. -N. ); les gftes de West Gore, comte deHants 
(N. -:ll:); la propriete du lac Georges, paroisse de Prince William, comte d' York 
(N. -B.); le gfte de Ham-Sud, comte de Wolfe (Quebec); et la mine Stuart Lake, 
pres de Fort St. James (C. -B.). Des venues se trouvent egalement en Colombie
Britannique, pres du confluent des rivieres Tulsequah et Taku, dans le nord
ouest de la province; pres de Bralorne, region de la riviere Bridge et pres de 
Slocan City et de Sandon, region de Slocan; au Yukon, au sud de Whitehorse, 
dans la region de la riviere Wheaton et pres de Highet Creek, district de Mayo. 
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TABLEAU 2 

Antimoine: production, importations et consommation, 1956-1965 
(livres) 

Production* Importations Consommation * * 
(toutes formes) (regule) (regule) 

1956 2, 140,432 1,803,630 1,478, OOO 
1957 1,360,731 1,794,846 1,401,000 
1958 858,633 808,053 1,027,000 
1959 1,657,797 1,170,796 1,135,000 
1960 1,651,786 843, 794 952,000 
1961 1,331,297 832,547 1,029,000 
1962 1,931,397 1,275,917 1, 211, OOO 
1963 1,601,253 1,036,235 976,000 
1964 1,591,523 558,000 
1965p 1,232,665 660,000 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*De 1956 a 1957 inclusivement, antimoine contenu dans les alliages de plomb 
antimonial, poussieres de carneau et scories «dorees»; depuis 1958, antimoine 
contenu dans les alliages de plomb antimonial. **Consommation de regule 
d' antimoine declaree par les consommateurs. Ne comprend pas l' antimoine 
contenu dans le plomb antimonial produit par la Cominco Ltee. 
p: preliminaire .• : non disponible 

La Yukon Antimony Corporation Ltd. , qui a repris en 1964 l' exploration 
des gisements de la region de la riviere Wheaton au Yukon, a acheve en 1965 la 
construction de routes d' acces aux concessions de Becker-Cochran a Carbon 
Hill, a 55 milles au sud de Whitehorse, et commence l' execution du programme 
de travaux de cartographie et de decapelage. Le trac;age souterrain a commence 
en septembre. La societe a signale un grand nombre de filons et localise des 
zones de cisaillement a Carbon Hill et a Chieftain Hill. En 1965, les travaux 
de trac;age centres a Carbon Hill ont revele 350, OOO tonnes de mineral d' une 
teneur moyenne de 5 p. 100 en antimoine. 

D' apres le Bureau of Mines des Etats-Unis, la production miniere mon
diale d' antimoine en 1964 a atteint 6, OOO tonnes de plus qu' en 1963, et a totalise 
68, OOO tonnes. Les minerals d' antimoine sont extraits dans quelques pays seu
lement. La Chine, principal producteur, exploite de petits filons de quartz a 
antimoine dans sa province meridionale de Yunnan. Vient ensuite la Republique 
de l' Afrique du Sud dont la production provient entierement de la mined' anti
moine-or de la Consolidated Murchison (Transvaal) Goldfields Development 
Company Limited, situee pres de Pietermaritzburg, dans la partie nord-est du 
pays. La Bolivie possede plusieurs mines d' antimoine. Le mineraid' antimoine 
du Mexique est traite a Laredo (Texas) oii. la National Lead Company exploite la 
plus grande fonderie de minerals et de concentres d' antimoine du monde. De 
l' antimoine recupere comme sous-produit de minerals de plomb provient de 
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TABLEAU 3 

Production mondiale d' antimoine 
(tonnes courtes) 

Chine .•..•.•.•...•••.....•...•.•..•... 
Rep. de l' Afrique du Sud (exportations) ... 
Bolivie (exportations). .....••...••.••.•• 
URSS ......•••.•.•...••...•.•..•..•... 
Mexique ...........•......•........•... 
Yougoslavie .•....•••....••.•.•...•.... 
Autres pays .•..••....•.........•.•.•.. 

Total •....••.•...•....•...•••......... 

1963 

16,500e 
12,410 

8,337 
6,700e 
5,320 
2,933 
9,400 

61, 600 

Source: Bureau of Mines des 11:tats-Unis, Minerals Yearbook, 1964. 
e: estimatif 

Antimoine 

1964 

16,500e 
14, 200 
10,626 
6,700e 
5,278 
3,008 

11,688 

68,000 

sources situees au Canada et aux 11:tats-Unis; toutefois, les quantites ainsi obte
nues sont relativement minimes en comparaison de l' antimoine provenant de la 
stibine. Une troisieme source d' antimoine qui fournit une bonne partie de ce 
metal utilise par les grands consommateurs comme les lhats-Unis et la Grande
Bretagne provient des rebuts de plomb traites et refondus. 

Les reserves mondiales d' antimoine ont augmente en 1965, grace a la 
production accrue des mines de la Republique de l' Afrique du Sud, et de la 
Bolivie, et du developpement des exportations de la Chine. Des 5, OOO tonnes 
d' antimoine prelevees sur les reserves strategiques des 11:tats-Unis,dont le 
gouvernement a autorise la vente en octobre 1964, 2, 500 tonnes ont ete ecoulees 
durant le dernier trimestre de 1964; aucune vente n' a ete faite en 1965. 

USAGES 

L' antimoine est surtout utilise comme element durcissant et renforcateur de 
plusieurs alliages de plomb. Les alliages de plomb antimonial ont de multiples 
utilisations mais servent surtout a la fabrication d' accumulateurs dont les 
plaques, les bornes et d' autres elements sont faits de plomb antimonial conte
nant jusqu' a 12 p. 100 d' antimoine. Les alliages de plomb pour accumulateurs 
contiennent habituellement de 3 a 5 p. 100 d' antimoine. Les alliages de plomb 
antimonial servent aussi a la fabrication de gaines de cables electriques, de 
tuyaux et de feuilles. LI emploi de l' antomoine dans les alliages a base de plomb 
favorise la dilatation du metal pendant sa solidification. Comme l' etain et le 
plomb, l' antimoine constitue l' element de base dans les alliages antifriction et 
la soudure. 

Des quantites assez importantes d' antimoine sont utilisees sous forme 
d' oxyde, extrait directement d' un minerai a haute teneur contenant 60 p. 100 
d' antimoine ou plus. L' oxyde d' antimoine est employe surtout comme additif 
d I ignifugation des peintures, des plastiqUeS et des tiSSUS. 11 augmente egalement 
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TABLEAU4 

Consommation industrielle d' antimoine de premiere fusion 
aux Etats-Unis, d' apres la classification du produit 

(tonnes courtes, antimoine contenu) 

Produit 1964 

Produits metalliques: 
Munitions .•.....•......•...••...•....... 15 
Plomb antimonial ** .••..........••....... 5,952 
Metal a coussinets et coussinets .•....••... 804 
Gaines de cable~ •.......•..•••...•..•.•.. 49 
Moulages .•••..•.............•••...•.... 50 
Tubes flexibles et lames ..........•..•.•.. 53 
Tuyaux et feuilles .••.....••.•.••..•.••... 99 
Soudure~ •.••..........••.••.•••.•....... 149 
Metal a caracteres d' imprimerie** .•.•.... 513 
Autres ..•••.••..•......••.....•..•••.... 167 

Total, produits metalliques ** 7. 851 

Produits non metalligues: 
Amorces de munitions ....••••.•.......... 17 
Pieces pyrotechniques •.•..••.......•••... 47 
Composes et produits chimiques ignifuges .• 1,626 
Verre et ceramique .•.•.....•....••..••.. 1, 649 
Allumettes ••............•..•......••.... * 
Pigments .••..••..........•.•...•..•.... 1,173 
Matieres plastiques ........••.•........... 1,289 
Produits de caoutchouc •....•••.....•..... 492 
Autres ...•••.•.....•....•.•......•...... 1,695 

Total, produits non metalliques- ......••... 7,988 
Total,produits metalliques · · · • · · • · • · · • · · · · 7,851 
Estimations non publiees- .•.••...... • • · · • . 

Total general .....•......•...•.•.•..••..• 15,839 

1965p 

* 
5, 155 

807 
23 
33 
28 
89 

227 
243 
107 

6, 712 

15 
30 

932 
1,164 

* 
504 
592 
179 

1,355 

4, 771 
6,712 
4,259 

15,742 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis Minerals Yearbook, 1964, et «Antimony 
in Fourth Quarter 1965» dans Mineral Industry Surveys. 
*Inclus dans les «Autres» afin d' eviter la divulgation d' informations confiden
tielles d' une societe particuliere. **Comprend l' antimoine consomme, contenu 
dans le plomb antimonial importe. 
p: preliminaire -: neant 

la durete et la resistance aux acides des produits emailles de recouvrement. Le 
pentasulfure d' antimoine est utilise comme agent de vulcanisation par 11 industrie 
du caoutchouc et s' emploie comme pigment rouge. D' autres pigments sont uti
lises dans la fabrication du verre et de la ceramique. 
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L' antimoine tres purest employe de plus en plus par les fabricants de 
composes intermetalliques utilises dans les semi-conducteurs. Un alliage d' alu
minium et d' antimoine est d' usage courant comme semi-conducteur dans la 
fabrication des transistors et des rectificateurs de courant. L' industrie de _ 
l' electronique utilise aussi des alliages a l' antimoine ayant certaines proprietes 
thermo-electriques. 

Les Etats-Unis ont recupere 22, 300 tonnes d' antimoine de seconde fusion 
en 1964 et 22, 500 tonnes en 1965. En ajoutant a ce tonnage l' antimoine de pre
miere fusion indique au tableau 4, la consommation totale d' antimoine aux Etats
Unis atteint 38, OOO tonnes annuellement. 

PRIX 

D' apres l' E & MJ Metal and Mineral Markets, l' antimoine metal titrant 
99. 5 p. 100 valait aux ttats-Unis ,en 1965,44c. la livre, en vrac, franco depart 
de Laredo (Texas). 

Toujours d I apres l' E & MJ Metal and Mineral Markets, le metal importe 
titrant 99. 5 p. 100 vendu aux ttats-Unis, en lots de cinq tonnes franco depart de 
New York, dedouane de 2c. la livre, valait: 

(cents) 
le 4 janvie:r: ....••...•.••...•...•..... 53 - 54 
le 25 janvier ..•...•..•••.•.....•..... 46 - 49 
le 15 fevrier. . . • • • • . • . . . • . . • . . • . . . . . . 46 1/2 - 48 
le 5 juillet. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1/2 - 46 

TARIFS DOUANIERS 

En 1965, les tarifs canadiens et americains etaient les suivants: 

Tarif de Tarif de la 
preference nation la plus 
britannique favorisee 

CANADA 
Antimoine OU regule d' antimoine, 

non broye, pulverise ou 
autrement ouvre en franchise en franchise 

Oxyde d' antimoine en franchise 12 1/2% 
Sels d' antimoine en franchise en franchise 

Tarif 
general 

en franchise 
15% 

en franchise 
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ETATS-UNIS 

Minerai d' antimoine ..•....•....•...•..•........... 
Antimoine metal, non ouvre •.........••............ 
Alliages d' antimoine 

Contenant au poids 83 p. 100 ou plus d' antimoine ...• 
Autres .......•..•.......................•....... 

Antimoine metal, ouvre ......••...•••.............. 
Antimoine en aiguilles ou liquate ............•.••.... 
Oxyde d' antimoine ......•.••....................•. 
Sulfures d' antimoine ............................•. 

Autres composes d' antimoine ................•..... 

(la livre) 
en franchise 
2c. 

2c. 
18% ad valorem 
18% ad valorem 
0. 25c. 
0. 6c. 
0. 5c. plus 12. 5% 

ad valorem 
O. Sc. plus 20% 

ad valorem 
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L'argent 

J.G. GEORGE* 

La production d'argent des mines canadiennes,dont le total a atteint 32, 964, 299 
onces en 1965, a depasse d'un peu plus de trois millions celle de 1964. La 
baisse de production au Yukon, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Ecosse 
a ete plus que compensee par des augmentations provenant des Territoires du 
Nord-Quest et des autres provinces. Le Nouveau-:-Brunswick a encore connu la 
hausse la plus considerable en raison surtout des fortes quantites d'argent pro
duites par la mine de metaux communs de la Brunswick Mining and Smelting 
Corporation Limited qui a termine sa premiere annee d'exploitation. La pro
duction des Territoires du Nord-Quest a atteint un nouveau sommet grace aux 
quantites fortement accrues d'argent que l'Echo Bay Mines Ltd. tire de sa mine 
d'argent-cuivre, pres de Port Radium. L'Ontario est demeure au premier 
rang des provinces productrices d'argent grace a une augmentation considerable 
par rapport a 1964. La hausse est attribuee en majeure partie a la production 
accrue de la region de Cobalt-Gowganda. La baisse de production au Yukon 
resulte surtout du rendement plus faible de la United Keno Hill Mines Limited. 

Les minerais de metaux communs sont demeures la source principale 
de la production miniere d'argent au Canada, ayant fourni 80 p. 100 de celle-ci. 
Pres de 19 p. 100 del'argentontetetiredes minerals d'argent-cobalt du nord 
de !'Ontario et le reste a ete recupere comme sous-produit des minerais d'or 
filonien ou placerien. 

Le tableau 4 enumere les principaux producteurs d'argent au Canada et 
la carte indique leur emplacement approximatif. Les quatre producteurs prin
cipaux en 1965 sont, par ordre decroissant, la United Keno Hill Mines Limited, 
au Yukon, la Cominco Ltee, dans le sud-est de la Colombie-Britannique, la 
Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited, pres de Bathurst (N. -B.) 
et la Noranda Mines Limited (Geco Division), en Ontario. Les minerals de 
metaux communs exploites par ces quatre producteurs ont fourni 38 p. 100 
environ de la totalite de la production d'argent du Canada. Quelque 6, 100, OOO 
onces d'argent, representant 18. 6 p. 100 de la production totale, ont ete tires 
des minerals d'argent-cobalt des regions de Cobalt et de Gowganda en Ontario; 
la Silverfields Mining Corporation Limited en a produit la majeure partie, soit 
1, 114, 853 onces. 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Argent: production, commerce et consommation 

1964 1965p 

Onces troy $ Onces troy $ 

PRODUCTION* 
Par :erovince et territoire 

Ontario ................. 9,929,858 13,901,801 11,203,506 15, 673, 705 
Quebec ................. 4,564,559 6,390,383 5,315,163 7,435,913 
Colombie-Britannique .... 5,280,129 7,392,180 4,851,193 6,786,819 
Yukon ................... 5,638,712 7,894,196 4,495,121 6,288,674 
Nouveau-Brunswick ...... 1,469,192 2,056,869 2,914,600 4,077,525 
Territoires du N. -0 ...... 65,223 91,312 1,274,200 1,782,606 
Terre-Neuve ............ 1,089,748 1,525,647 1,127,980 1,578,044 
Manitoba et Saskatchewan. 1,320,962 1,849,347 1,382,519 1,934,144 
Nouvelle-lfcosse ......... 544,224 761,914 400,000 559,600 
Alberta ................. 4 6 17 24 

Total ................... 29, 902, 611 41,863,655 32,964,299 46, 117,054 

Par source 
Minerais de metaux 

communs .............. 24, 027, 983 26,359,492 
Minerais auriferes ....... 548,513 471,810 
Minerais d'argent-cobalt 

et d' argent ............. 5,"314, 294 6,122,844 
Minerais de placers 

auriferes .............. 11,821 10,153 

Total •.................. 29, 902, 611 41,863,655 32,964,299 46,117,054 

Argent affine ...•......•.. 20, 744, 682 20,630,190 

EXPORTATIONS 
Minerais et concentres 

ftats-Unis ........•..... 6,263,418 7,064,589 6,834,846 7,842,965 
Belgique et Luxembourg .. 1,448,549 1,723,320 2,950,666 3,766,196 
Allemagne occidentale .... 630,729 591, 411 746,827 806, 809 
Japon ................... 364, 907 457,771 525,959 669,146 
Italie ...•..•.....•...•.. 369,000 487,000 
Grande-Bretagne ......... 263,102 320,334 337,787 352,149 
Suede ..............•.... 272,134 371, 235 205,501 285,658 
Mexique ...............•. 78,291 57,818 176,092 135,555 
Autres pays ............. 157,187 173,052 99,199 117,362 

Total ...•............... 9,478,317 10,759,530 12,245,877 14,462,840 
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Tableau 1 (fin) 

1964 

EXPORTATIONS (fin) 
Metal affine 

Onces troy 

Etats-Unis .............. 10, 535, 443 
Venezuela............... 16,379 
Trinidad et Tobago.. . . . . . 335 
Autres pays............. 31, 282 

Total ................... 10, 583, 439 

$ 

14,651,856 
24,938 

492 
45, 725 

14,723,011 

Argent 

1965p 

Onces troy $ 

11, 239, 541 15,637,397 
16,845 25,762 
11, 047 16,273 

677 3,086 

11, 268, 110 15,682,518 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IMPORTATIONS 
Metal affine 

Etats-Unis .............. 5, 195, 559 
Grande-Bretagne .......• 2,205 

Total... . . . . . . . . . • . . . . . . 5, 197, 764 

CONSOMMA TION 
Suivant l'usage 

Monnayage .............. 13, 726, 413 
Argenterie .............. 1, 456, 945 
Photographie............ 384, 54lr 
Fils et tiges . . . . . . . . . . . . 13, 251 
Alliages d'argent . . . . . . . . 348, 718 
Usages divers** . . . . . . . . . 2, 845, 439r 

Total ................... 18, 775, 307 

Source: Bureau federal de la statistique. 

7,268,139 
3,339 

7' 271, 478 

13,412,838 
596 

13,413,434 

24,427,576 
1,552,115 

505,672 
16,753 

447,298 
3,220,683 

30,170,097 

18,738,707 
1,133 

18,739,840 

*Comprend l' argent qui peut etre recupere des minerais, des concentres et de 
la matte exportes, des !ingots d'or brut produits, du cuivre ampoule et des 
anodes de cuivre prepares dans les fonderies canadiennes, des !ingots de metaux 
communs fabriques par la Cominco Ltee ainsi que des lingots produits au cours 
du traitement des minerais de cobalt-argent par la Cobalt Refinery Limited, a 
Cobalt ( Ont.). **Comprend l' argent en feuilles, les anodes destinees au reve
tement electrolytique et !'argent utilise dans la fabrication d'appareils elec
triques et de bijoux. 
p: preliminaire -: neant r: revise 

Les producteurs canadiens d'argent affine en 1965 etaient: la Canadian 
Copper Refiners Limited, a Montreal-Est (Quebec), qui a recupere 9, 600, OOO 
onces au cours du traitement d'anodes de cuivre et de cuivre ampoule; la 
Cominco Ltee, qui a recupere 6, 400, OOO onces lors du traitement de minerais 
et concentres de plomb et de zinc a son affinerie de Trail (C. -B.); la Cobalt 
Refinery Limited qui a produit 2, 800, OOO onces lors du traitement de minerais 



TABLEAU 2 

Argent: production, commerce et consommation, 1956-1965 
( onces troy) 

Production Exportations Importations 
--

Toutes Argent Minerais et Produits 
formes* affine concentres Lingots Total non ouvres 

1956 28,431,847 22,109,419 6,924,414 14,341,753 21,266, 167 1,010,180 
1957 28,823,298 20,533,053 5,979,459 12,799,990 18,779,449 1,859,131 
1958 31,163,470 25,430,204 5,098,788 16,026,550 21,125,338 2,701 
1959 31,923,969 22,362,533 6,814,865 15,140,830 21,955,695 2,807,774 
1960 34,016,829 22,564,397 8,897,402 12,761,063 21,658,465 3,849,115 
1961 31,381,977 18,239,803 10,352,700 10,783,414 21, 136, 114 12,278,469 
1962 30,422,972 16,749,356 8,861,858 9,445,094 18,306,952 15,182,336 
1963 29,932,003r 19,772,408 8,286,756 10,834,629 19,121,385 7,950,972 
1964 29, 902, 6llr 20,744,682 9,478,317 10,583,439 20,061,756 5,197,764 
1965p 32,964,299 20,630,190 12,245,877 11, 268, 110 23,513,987 13,413,434 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Consommation** 

7' 710, 925 
10,730,255 
9,299,809 

10,202,769 
11,742,064 
9,614,083 ~ 

15,419,342 
17,574,628 
18,775,307 
30,170,097 

*Comprend l'argent qui peut etre tire des minerais, des concentres et de la matte exportes, des lingots d'or brut 
produits, du cuivre ampoule et des anodes de cuivre prepares dans les fonderies canadiennes, des lingots de metaux 
communs fabriques par la Cominco Ltee a Trail (C. -B.) ainsi que des lingots produits au cours du traitement des 
minerais de cobalt-argent. **Y compris l'argent utilise pour le monnayage. 
p: preliminaire r: revise 
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et concentres d'argent-cobalt a son affinerie de Cobalt (Ont.); l'International 
Nickel Company of Canada, Limited (INCO), a Copper Cliff (Ont.) I qui a recu
pere de !'argent affine lors du traitement de concentres de nickel-cuivre. En 
1965, l'INCO a livre pres de 1, 600, OOO onces d' argent. Les autres producteurs 
d'argent sont: la Monnaie royale du Canada a Ottawa (tire de !ingots d'or) et la 
Hollinger Consolidated Gold Mines I Limited a Timmins (Ont.) (tire de preci
pites auriferes). 

Bien que le tableau des exportations d'argent du Canada n'ait pas change 
sensiblement, la quantite globale d'argent exportee sous forme de minerais et 
concentres et de metal affine est passee de 20, 061, 756 onces en 1964 a 
23, 513, 987 en 1965. Les Etats-Unis sont demeures notre client principal, 
ayant importe plus de 18 millions d'onces d'argent, soit environ 77 p. 100 du 
total des exportations canadiennes. Les importations d'argent affine ont atteint 
13, 413, 434 onces en 1965, soit plus de deux fois celles de l'annee precedente; 
elles refletent les besoins croissants d'argent aux fins de monnayage de la 
Monnaie royale du Canada. La totalite des importations, a I' exception de 596 
onces, provenaient des Etats-Unis. 

La consommation d'argent au Canada en 1965 a atteint le volume sans 
precedent de 30, 170, 097 onces, en raison surtout de l'accroissement conside
rable de la quantite utilisee pour le monnayage, qui a presque double en 1964. 

PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES 

Au cours des cinq dernieres annees, la production d'argent du monde libre n'a 
augmente que tres legerement, passant de 203, 300, OOO onces troy en 1961 a 
quelque 221, 500, OOO en 1965. Pendant la meme periode, la consommation du 
monde libre, tant a des fins industrielles que de monnayage (a l'exception des 
quantites utilisees pour la monnaie americaine qui proviennent des reserves du 
Tresor) est passee de 320, 700, OOO onces a quelque 388 millions. L'ecart entre 
la production et la consommation (a !'exclusion des quantites requises pour la 
monnaie americaine) s'est accentue considerablement au cours de cette periode 
de cinq ans, atteignant plus de 166 millions d'onces en 1965. 

La consommation d'argent pour fins de monnayage dans le monde libre, 
a !'exclusion des Etats-Unis, a ete de 54, 400, OOO onces en 1965 en comparaison 
de 61 millions et demi en 1964. Cette diminution est attribuee surtout a une 
forte baisse de la consommation au Japon. En 1966, on s'attend que la demande 
industrielle mondiale se maintiendra au moins au meme niveau qu'en 1965. La 
tendance croissante a utiliser de la monnaie de metal autre que !'argent OU a 
teneur reduite en argent entrafnera naturellement une diminution constante de 
la demande a cette fin. 

Au point de vue de la production miniere, le Canada est au quatrieme 
rang des pays producteurs d'argent. Le Mexique est reste en tete pour la 
quarante-septieme annee consecutive, avec une production estimee a 43 millions 
d'onces; il etait suivi des Etats-Unis et du Perou. 

95188-7 
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TABLEAU 3 

Production mondiale d'argent, 1964-1965 
( onces troy) 

Mexique ........................ . 
Etats-Unis ...................... . 
Perou .......................... . 
Canada ......................... . 
Russie ......................... . 
Australie ....................... . 
Japon .......................... . 
Espagne ........................ . 
Bolivie ......................... . 
Allemagne occidentale ........... . 
Yougoslavie ..................... . 
Honduras .........•..........•.•. 
Suede .......................... . 
Chili ........................... . 
Autres pays ..................... . 

l964p 

41,943,247 
37,000,000 
37,043,217 
30,316,486 
27,000,000e 
18,275,000 
8,625,337 
4,955,2011 
4,822,611 
4,800,000e 
4,036,879 
3, 220,371 
3,060,751 
3,047,679 

21,313,606e 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249, 500, 0003 

1965e 

43,000,000 
38,500,000 
37,600,000 
31,000,000 

107,100,00G? 

257,000,0003 

Source: Donnees statistiques de 1964 -Bureau of Mines des t'tats-Unis, 
Minerals Yearbook 1964. Donnees de 1965 - Bureau of Mines des Etats-Unis, 
Commodity Data Summaries, janvier 1966. 
lDonnee de 1963. 2Donnees combinees comprennant celles d'autres pays du 
monde libre et des pays communistes (excepte la Yougoslavie). 3Les donnees 
ne s'additionnent pas exactement au total indique, les chiffres estimatifs ayant 
ete arrondis clans la liste detaillee. 
p: preliminaire e: estimatif 

Au cours des cinq dernieres annees, la production d'argent des Etats
Unis a connu une Iegere hausse, atteignant 38, 500, OOO onces en 1965. Sa 
consommation a des fins industrielles et de monnayage en 1965 est estimee par 
Handy and Harman* a 140 millions et 320, 300, OOO onces respectivement. 
L'enorme difference a ete combiee par des importations et des retraits sur les 
reserves du Tresor americain. Le Tresor a continue la vente de !'argent des
tine a des fins industrielles et non monetaires, au prix statutaire de $1. 2929 
!'once troy, selon les termes de la loi a~optee le 4 juin 1963 qui annulait toutes 
les lois alors en vigueur au sujet des achats d'argent. Au debut de 1965, les 
reserves du Tresor s'elevaient a 1, 210 millions d'onces environ; a la fin de 
l'annee, elles etaient reduites a quelque 800 millions. 

*The Silver Market in 1965, compile par Handy and Harman. 
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En juillet 1965, le gouvernement des Etats-Unis a adopte la loi dite 
Coinage Act of 1965 qui ordonnait le retrait de l'argent des pieces de 10 cents 
et de 25 cents constituees jusque·-lil. de 90 p. 100 d'argent. La teneur en argent 
des pieces de 50 cents a ete egalement reduite de 90 il. 40 p. 100. Les nou
velles pieces de monnaie de 10 cents et de 25 cents comportent un revetement 
de cupro-nickel sur lime de cuivre. C'est le premier changement important 
apporte ii la monnaie d'appoint aux Etats-Unis depuis 1792. Le Tresor a mis 
les nouvelles pieces de 25 cents en circulation le 1 er novembre et, au cours du 
meme mois, il a commence la frappe de nouvelles pieces de 10 cents et de 50 
cents. En 1964 et 1965, le monnayage aux Etats-Unis a necessite environ 203 
millions et 320, 300, OOO onces d'argent respectivement. On s'attend que ce 
besoin diminuera considerablement d'ici quelques annees. 

En consequence de la penurie d'argent, il semble que les Etats-Unis 
vont creer pour la depense nationale une reserve strategique de ce metal qui 
proviendra presque certainement des reserves du Tresor. L'Office of 
Emergency Planning des Etats-Unis a etabli le montant de cette reserve stra
tegique ii seize millions et demi d'onces. 
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l'ARGENT AU CANADA,1965 
• PRINCIPAL PRODUCTEUR 

i. AFFINERIE 

PRINCIPAUX PRODUCTEURS 

1. American Smelting and Refining Company 
(Buchans unit) 

2. Magnet Cove Barium Corporation 
3. Brunswick Mining and Smelting Corporation 

Limited 
Heath Steele Mines Limited 

4. Gaspe Copper Mines, Limited 
5. La Societe Miniere Cupra Ltee 

Solbec Copper Mines, Ltd. 
6. New Calumet Mines Limited 
7. Opemiska Copper Mines (Quebec) Limited 
8. The Coniagas Mines, Limited 
9. Mattagami Lake Mines Limited 

10. Lake Dufault Mines, Limited 
Manitou-Barvue Mines Limited 
Noranda Mines Limited 

(mine Horne) 
Normetal Mining Corporation, Limited 
Quemont Mining Corporation, Limited 

11. Agnico Mines Limited 
Canadian Keeley Mines Limltf'd 
Deer Horn Mines Limited 
Glen Lake Silver Mines Limited 

Hiho Silver Mines Limited 
Langis Silver & Cobalt Mining Company 

Limited 
Rusty Lake Mining Corporation 
S!lverfields Mining Corporation Limited 
Siscoe Metals of Ontario Limited 

12. The International Nickel Company of Canada, 
Limited 

13. Noranda Mines Limited (Geco Division) 
Willecho Mines Limited 
Willroy Mines Limited 

14. Hudson Bay Mining and Smelting Co., 
Limited. (mine Chisel Lake, mine 
Stall Lake) 

15. Hudson Bay Mining and Smelting Co. , 
Limited (mine Flin Flon, mine Schist 
Lake) 

16. Cominco Ltee 
(mine Bluebell, mine Sullivan) 

17. Mastodon-Highland Bell Mines Limited 
18. Echo Bay Mines Ltd. 
19. United Keno Hill Mines Limited 

AFFINERIES 

20. Canadian Copper Refiners Limited 

21. Monnaie royale du Canada 

22. Cobalt Refinery Limited 

23. Tht' International Nickel Company of 
Canada, Limited 

24. Hollingl'r Consolidated Gold Mlm's, LlmltE'd 

25. Cominco Ltee 
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MISE EN VA LEUR 

Yukon 
D'importants travaux d'exploration et demise en valeur ont ete pour

suivis dans les quatre regions minieres du territoire en 1965. La United Keno 
Hill Mines Limited a entrepris un programme de tra(_(age en surface et souterrain 
dans ses differentes proprietes de Galeno Hill et de Keno Hill dans le district 
de Mayo. Une grave penurie de main-d'oeuvre, cependant, a entrafne une 
reduction dans l' extraction de minerai, et la production d' argent a diminue d'un 
million d'onces environ par rapport a 1964. La mine Silver King de la societe 
a ete ferme par suite de l'epuisement des reserves de minerai et le manque de 
main-d'oeuvre a fait suspendre !'exploitation des mines No Cash, Galkeno et 
Onek. 

La Dynasty Explorations Limited et la Cyprus Mines Corporation, cette 
derniere de Los Angeles ( Californie), ont forme l' Anvil Mining Corporation 
Limited pour poursuivre leurs travaux d'exploration dans le gfte de plomb-zinc
argent de la region de Vangorda Creek. Les travaux de forage au diamant 
accomplis jusqu'a la fin de l'annee indiquaient un gfte d'une reserve conside
rable atteignant plusieurs millions de tonnes de minerai de zinc-plomb-argent. 
La Mount Nansen Mines Limited, filiale de la Peso Silver Mines Limited, a 
poursuivi, sur ses proprietes d'or-argent pres de Carmacks, des travaux de 
tra<.(age souterrains au moyen de galeries de chassage et de forages au diamant. 
La Casino Silver Mines Ltd. a entrepris des travaux de chassage sur sa pro
priete de Casino Creek pres de la riviere Yukon, dans la region miniere de 
Whitehorse. Dans la region de Watson Lake, la Logjam Silver Mines Limited 
a explore sa propriete d'argent-plomb-zinc. 

Colombie-Britannigue 
On rapporte que les travaux d'exploration et demise en valeur se sont 

acceleres dans plusieurs regions de la province, a la suite des prix plus eleves 
du plomb et du zinc et des perspectives favorables pour I' argent. Vers la fin 
de 1965, la Western Mines Limited a commence la construction d'un concen
trateur d'une capacite journaliere de 750 tonnes sur sa propriete de zinc-cuivre
plomb a Buttle Lake ( fle Vancouver); celui-ci devait entrer en production vers 
le milieu de 1966. Les reserves de minerais au 30 septembre 1965 s'elevaient 
a pres de deux millions de tonnes titrant environ 2. 58 onces d'argent par tonne. 
La Giant Mascot Mines, Limited se preparait a exploiter (a raison de 100 
tonnes par jour) sa mine de plomb-zinc Estella, pres de Cranbrook. Les re
serves de minerai ont une teneur d'environ 2. 9 onces d'argent par tonne. 

La Sirmac Mines Limited a explore ses terrains argentiferes pres de 
Alice Arm. L'Antoine Silver Mines Ltd., !'Arlington Silver Mines Ltd., la 
Reco Silver Mines Limited et la Slocan Ottawa Mines Ltd. ont poursuivi I' ex
ploration et la mise en valeur de leurs gisements d'argent et de metaux com
muns dans la region de Slocan. 

Manitoba-Saskatchewan 
La production d'argent du Manitoba et de la Saskatchewan en 1965 

provenait presque entierement des cinq mines de metaux communs que la 



TABLEAU 4 

Principaux producteurs d'argent au Canada, 1964-1965 

Teneur Production 
en argent Mineral d'.argent 

Capacite 1965 produit contenu 
de l'usine (1964) 1965 1965 

(tonnes courtes Genre de (onces par (1964) (1964) 
Soctetes et emplacement par jour) mineral traite tonne) (tonnes courtes) ( onces troy) 

Colombie-Britannigue 
Cominco Ltee 

Mine Sullivan, Kimberley 10,000 Pb, Zn,Ag .. 2,301,071 2,839,1611 
( .. ) (2, 710, 832) (2, 897' 791) 

Mine Bluebell, Rlondell 700 Pb, Zn,Ag .. 256,332 351,378 
( .. ) (257' 871) (324, 174) 

Mastodon-Highland Bell Mines Limited, 
Beaverdell 100 Ag, Pb, Zn 27.92 23,213 656, 571 

(32. 28~ (25, 090) (809, 819) 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 
Echo Bay Mines Ltd. , Port Radium 100 Ag, Cu 52.6 30,730 1,455,522 

tD 
0 

( .. ) ( .. ) ( .. ) 
United Keno Hill Mines Limited (mines 

Hector-Calumet, Elsa, Keno et Silver 
King), district de Mayo 500 Ag, Pb, Zn 33.25 146,850 4,701,820 

(33.37) (181, 849) (5, 724, 070) 

Manitoba et Saskatchewan 
Hudson Bay Mining and Smelting Co. , Limited 6, OOO (traitees Cu, Zn, Pb, Ag 0.86 1,640,328 1,288,624 

a l'usine centrale (0.94) ( 1, 585, 394) (1, 262, 725) 
de Flin Flan) 

Mine Flin Flan, Flin Flan Cu, Zn,Ag 0.90 873,934 
(789, 918) 

Mine Chisel Lake, Snow Lake Zn, Cu, Pb, Ag 1. 27 293,221 
(267, 630) 

Mine stall Lake, Snow Lake Cu,Zn 0.34 284,392 
(264, 645) 

Mine Schist Lake, Flin Flan Cu,Zn,Ag 1. 22 109,010 
(72, 438) 

Mine Coronation, Flin Flan Cu,Zn 0.24 82,491 
(185, 069) 



Ontario 
Noranda Mines Limited (Geco Division), 

Manltouwadge 3,300 Cu, Zn, Ag, Pb 2. 17 1,326,400 2,214,600 
(2. 48) (1, 299, 300) (2, 468, 813) 

Wil!echo Mines Limited, 2 
mine Lun-Echo, Manitouwadge minerai traite Zn,Cu,Ag,Pb 1. 73 283,259 318,890 

a fa9on (-) (-) (-) 
Willroy Mines Limited, Manitouwadge 1,500 Zn, Cu, Ag, Pb 1. 84 293, 989 365,575 

(1. 38) (530, 151) (512, 804) 
The International Nickel Company of Canada, 

Limited, Sudbury, Ont., et Thompson, Man. (3) Ni, Cu .. 19,750,0004 1,581,0005 
( .. ) ( 16, 439, 000)4 (1,493,000)5 

Agnico Mines Limited, Nipissing 407, mines 
Christopher et O'Brien, regioh de Cobalt 400 Ag, Co 16.40 70,975 l, 101,932 

(11. 18) (71,489) (730, 709) 
Canadian Keeley Mines Limited, mine Keeley-

Frontier, region de Cobalt 200 Ag, Co .. 128,000e 
( .. ) ( .. ) ( .. ) 

Deer Horn Mines Limited, mine Cross Lake 
O'Brien, region de Cobalt 100 Ag, Co 12. 7 25,092 319,533 

( 15. 7) (27' 690) (423, 974) ~ 

Glen Lake Silver Mines Limited, mine Bailey, 
...... 

region de Cobalt 100 Ag, Co 39.72 7,641 292, 053 
(26. 76) (23, 889) (693, 253) 

Hlho Silver Mines Limited, mine Hiho, region de 
Cobalt minerai traite 

a forfait Ag, Co 36.54 23,562 860, 876 
(63. 12) (6, 316) (398, 754) 

Langls Silver & Cobalt Mining Company, Limited, 
mine Langis, region de Cobalt 175 Ag, Co 12.98 34,992 437, 190 

(18. 95) (36,762) (713, 593) 
Rusty Lake Mining Corporation, region de Gowganda (6) Ag, Co .. 1,426 47,766 

( .. ) (I, 022) (55, 095) 
Silverfields Mining Corporation Limited, region de 

Cobalt minerai traite 
a forfait7 Ag, Co 29.44 68,795 1, 114, 853 

( .. ) ( .. ) (650, 166)8 
Siscoe Metals of Ontario Limited, mine Miller-Lake 

O'Brien, region de Gowganda 275 Ag, Co 18. 77 58,049 1,103,785 >-
(21. 73) (64, 019) (I, 399, 522) >-s 

l1'l 
(!) 

:::i ..... 



Tableau 4 (fin) 

Teneur Production 
en argent Mlnerai d'argent 

Capacite 1965 produit contenu 
de l'usine (1964) 1965 1965 

(tonnes courtes Genre de (onces par (1964) (1964) 
Societes et emplacement par jour) mlnerai traite tonne) (tonnes courtes) ( onces troy) 

Quebec 
The Coniagas Mines, Limited, mine Coniagas, 

Bachelor Lake 500 Zn,Ag,Pb 3. 14 123,059 330,189 
(3. 68) (114, 459) (333, 591) 

La Soclete Miniere Cupra Ltee, 9 mine Cupra, 
Stratford Place mlnerai traite 

a forfait Cu, Zn,Pb,Ag 1. 34 82,427 85,437 
(-) (-) (-) 

Gaspe Copper Mines, Limited, mine Gaspe, 
Murdochville 7,000 Cu .. 2,602,900 524,500 

( .. ) (2,725,300) (521, OOO) 
~ 

Lake Dufault Mines, Limited, N> 

Noranda 1,300 Cu, Zn,Ag .. 475,007 921,663 
(2. 37) (112,117) (192, 704) 

Manitou-Barvue Mines Limited, mine Golden 
Manitou, Val-d'Or 1,300 Zn, Cu, Ag, Pb 2.85 168,89510 393, 221 

(3. 68) (142, 925) 10 (409, 992) 
Mattagami Lake Mines Limited, mine 

Mattagami Lake, Matagami 3,850 Zn,Cu,Ag 1. 07 1,406,154 350,674 
( 1. 15) (1, 282, 072) (346, 600) 

New Calumet Mines Limited, Grand Calumet 800 Zn,Pb,Ag 3.58 97' 58611 283, 67411 
(3. 55) (94, 823>11 (289, 071)11 

Noranda Mines Limited, mine Horne, Noranda 3,200 Cu, Au .. 771,400 
( .. ) (897' 341) ( .. ) 

Normetal Mining Corporation, Limited, mine 
Normetal, Normetal 1,000 Zn,Cu,Ag 1. 59 350, 693 382,472 

(1. 75) (348, 924) (429, 818) 

Opemiska Copper Mines (Quebec)Limited, 
Cbapais 2,000 Cu 0.45 745,976 281,088 

(0. 46) (748, 990) (281, 797) 
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f 

Quemont Mining Corporation, Limited, 
Noranda 

Solbec Copper Mines, Ltd. , Stratford Place 

Nouveau-Brunswick 
Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited, 

mine no 12, Bathurst 

Heath Steele Mines Limited, Newcastle 

Nouvelle-Ecosse 
Magnet Cove Barium Corporation, Walton 

Terre-Neuve 
American Smelting and Refining Company 

(Buchans unit) Buchans 

2,300 Cu,Zn 

1,500 Cu, Zn, Pb, Ag 

4,500 Zn, Pb, Cu, Ag 

1,50012 Zn, Cu, Pb, Ag 

125 Ag, Pb, Cu, Zn 

1,250 Zn,Pb,Cu,Ag 

0.86 
(0. 70) 
1. 23 

(1. 28) 

2.76 
(2. 60) 
2.61 

(2. 6) 

12.5 
(12. 7) 

4.24 
(4. 07) 

657,307 
(752, 691) 
403,869 

( 424, 127) 

1,657,519 
(777' 902) 

(290, 000) 

48,594 
(48, 927) 

366,000 
(383, OOO) 

343,754 
(358, 589) 
295, 078 

(279, 452) 

1 .. ) 
433,621 

(506, OOO) 

548,800 
(524, 200) 

1,401,721 
(1, 337' 825) 

lLa production totale d'argent de la Cominco Ltee, y compris le metal tire des minerais et des concentres achetes, a ete de 6, 415, 230 onces. 2cette mine 
est entree en production au debut de 1965. 3L'INCO exploite huit mines de nickel-cuivre dans la region de Sudbury, ainsi que la mine de nickel-cuivre de 
Thompson dans le nord du Manitoba. Les minerals tires des mines de la region de Sudbury sont traites dans trois usines d'une capacite quotidienne reunie de 
48, OOO tonnes. L'uslne de Thompson a une capacite de 6, OOO tonnes par jour. 4La production de minerai comprend celle de la mine de Thompson, au Manitoba. 
5Argent livre aux marches. 6Produit et vend du minerai de haute qualite. 7La societe a achete, en aollt 1965, une usine d'une capacite quotidienne de 200 
tonnes et commence le traitement de son propre minerai en decembre 1965. 8Envois par l'entremise du Temiskaming Testing Laboratory. 9Cette mine est 
entree en production ii la fin de septembre 1965. lOLa production ne comprend pas le minerai de cuivre traite en circuit separe; 283, 875 tonnes de cuivre ont 
ete traltees en 1965. llProduction des annees financieres terminees le 30 septembre. 12Une partie de la capacite de l'usine de la Heath Steele sert ii traiter le 
minerai de cuivre de la mine Wedge, exploitee par la Cominco Ltee. 
e: estimatif -: neant .. : non disponible 
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Hudson Bay Mining and Smelting Co. , Limited exploite pres de Flin Flon et de 
Snow Lake (Man.), bien que l'une d' entre elles, la mine Coronation, ait ferme 
en aout par suite de l'epuisement de ses reserves de minerai. La societe a 
egalement poursuivi l'amenagement de deux nouvelles mines qui devraient pro
duire en 1966: celle de Osborne Lake aux environs de Snow Lake et la mine 
Flexar sise a huit milles et demi au sud-ouest de Flin Flon et appartenant a la 
Flexar Mines Limited, (dont la Hudson Bay Mining and Smelting Co. , Ltd. 
detient 80 p. 100 des actions). 

Ontario 
Les travaux d'exploration et de mise en valeur ont ete poursuivis acti

vement dans les regions de Cobalt et de Gowganda ou la production d'argent a 
depasse celle de 1964. La Hiho Silver Mines Limited et la Silverfields Mining 
Corporation Limited, qui avaient commence a produire en 1964, ont termine 
leur premiere annee d'exploitation. Trois mines de Gowganda dont la production 
a cesse en 1964, soit la Silver Summit Mines Limited, la Silver Town Mines 
Limited et la Mcintyre-Porcupine Mines, Limited (Castle Division), sont 
demeurees inactives en 1965. La Mcintyre a, cependant, poursuivi de vastes 
travaux d'exploration et de traQage souterrains sur sa propriete. En decembre 
1964, la Rix-Athabasca Uranium Mines Limited, qui avait extrait 219, 580 onces 
d'argent cette annee-18. d'un terrain amodie a abandonne sa concession. La 
Rusty Lake Mining Corporation a poursuivi ses operations minieres et ses 
travaux de traQage sur sa propriete dans la region de Gowganda. Depuis le 
debut de 1964, cette societe produit et expedie du minerai de haute qualite et 
ses expeditions en 1965 contenaient pres de 28, OOO onces d'argent. La Canadian 
Keeley Mines Limited a explore sa propri8te des environs de Cobalt et a traite 
au concentrateur une certaine quantite de residus steriles et de minerai d' essai. 

Les travaux de traQage ont ete poursuivis au gisement d'argent-or
plomb-zinc de la Golsil Mines Limited dans la region de Favourable Lake, a 
une centaine de milles au nord de Red Lake. Les forages en surface en 1965 
ont trace quelque 600, OOO tonnes de minerais de metaux communs contenant 
7. 81 onces d'argent par tonne. La mise en exploitation du vaste gite de metaux 
communs de la Texas Gulf Sulphur Company, a une quinzaine de milles au nord 
de Timmins, va permettre a !'Ontario d'accroitre considerablement sa pro
duction d'argent. On a evalue ces reserves de minerais a 55 millions de tonnes 
titrant 7. 08 p. 100 de zinc, 1. 33 p. 100 de cuivre et 4. 85 onces d'argent par 
tonne. Les travaux d'amenagement de la mine a ciel ouvert,du concentrateur et 
autres installations similaires progressent; ils permettront de porter la capa
cite de production annuelle de deux a trois millions de tonnes. L'argent sera 
recupere principalement des concentres de plomb et de cuivre et, en plus 
petites quantites, des concentres de zinc. Cette mine doit entrer en production 
vers la fin de 1966. Lorsqu'elle aura atteint son rendement theorique, elle 
sera la source d'argent la plus importante du monde. 
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Quebec 
La production d'argent du Quebec, provenant presque entierement des 

minerais d'or et de metaux communs, s'est accrue de quelque 750, OOO onces 
par rapport a 1964, grace au meilleur rendement obtenu a la Lake Dufault 
Mines, Limited, pres de Noranda, qui terminait sa premiere annee entiere 
d'exploitation en 1965. La Societe Miniere Cupra Ltee qui a commence, vers 
la fin de l'annee, !'extraction de minerai de cuivre-zinc-plomb-argent a sa 
mine situee pres de Stratford Place (Cantons de l'Est), est la seule nouvelle 
productrice de quantites importantes d'argent. 

Nouveau-Brunswick 
La Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited, qui a termine 

sa premiere annee entiere d'exploitation en 1965, a atteint le troisieme rang 
parmi les producteurs d'argent du Canada. Le minerai de zinc-plomb-cuivre
argent, provenant du gfte no 12 de son terrain pres de Bathurst, a ete traite 
dans son usine d'une capacite journaliere de 4, 500 tonnes; !'argent a ete extrait 
comme sous-produit des concentres de plomb et de zinc. On a poursuivi la 
construction d'un nouveau concentrateur d'une capacite journaliere de 2, 250 
tonnes sur l'emplacement du gfte no 12, afin de traiter le minerai de la mine 
voisine no 6. Quelque 14, 800, OOO tonnes de minerai de metaux communs, con
tenant environ 1. 91 once d'argent a la tonne, peuvent etre extraites a ciel 
ouvert au gfte no 6. La Heath Steele Mines Limited fonce actuellement un nou
veau puits a son gisement B de metaux communs, a quelque 40 milles au nord
ouest de Newcastle. 

Les travaux d'explo;ration et de tra<:;age souterrains ont ete poursuivis 
a la propriete de la Key Anacon Mines Limited, a quelque 2 1/2 milles au sud
est de la mine no 12 de la Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited. 
Les reserves prouvees de minerai de metaux communs s'elevaient a 1, 800, OOO 
tonnes environ titrant 2. 67 onces d'argent par tonne. La Nigadoo River Mines 
Limited, filiale du groupe de societes Sullivan, a poursuivi l'amenagement de 
son gisement d'argent-plomb-zinc-cuivre a 15 milles au nord-ouest de Bathurst. 

USAGES 

Bien que l'industrie absorbe une quantite de plus en plus elevee d'argent, le 
monnayage n'en demeure pas moins le plus important des usages de ce metal. 
Sa grande resistance a la corrosion, ses proprietes d'alliage autant que son 
aspect attrayant et sa valeur intrinseque lui valent cet emploi. Selon Handy 
and Harman*, le monde .l.ibre a consacre au monnayage 374, 700, OOO onces troy 
d'argent en 1965, soit 53 p. 100 de la consommation totale. L'industrie de la 
photographie, qui utilise l'argent a cause de la sensibilite a la lumiere et de la 
facilite de reduction de certains de ses composes, fournit a ce metal le plus 
important debouche industriel. L'emploi bien connu de !'argent en bijouterie, 

*The Silver Market in 1965, d'apres Handy et Harman. 

95188-8! 
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TABLEAU 5 

Consommation d'argent aux Etats-Unis, selon l'usage, 1960, 1963 et 1964* 
(en milliers d' onces troy) 

Usage 1960 1963 1964 

Accumulateurs ........................... 3,500 6,200 9,000 
Alliages de brasage et soudures ............ 10,500 13,000 15,750 
Utilisation dentaire et medicale ............ 4,800 5,100 5,200 
Contacts electriques et autres usages 

en electricite, accessoires d'electronique . 19,500 26,000 30,275 
Miroirs ................................. 3,000 3,100 3, 100 
Missiles ................................. 200 1,000 
Films photographiques, plaques et papier 

photographique sensibilise ............... 31,700 33,300 40,300 
Argenterie et bijouterie ................... 29,000 12,000 22,500 
Divers .................................. 1,100 

Consommation industrielle totale ........... 102,000 110,000** 127' 125 

Monnayage ............................... 46,000 111,500 203,000 

Source: United States Congressional Record, Senat, 23 avril 1965, p. 8069. 
*La source de reference laisse prevoir que les usages de l'industrie et du 
monnayage aux Etats-Unis s'eleveront en 1965 a 135, 325, OOO et 235, OOO, OOO 
d'onces d'argent respectivement. **Les chiffres de la colone totalisent 100, OOO. 

en argenterie et en argenture repose sur les memes proprietes qui le font 
rechercher pour le monnayage, ainsi que sur sa grande malleabilite, saductilite 
eilsur la possibilite de lui donner un tres beau fini. 

L'expansion rapide de l'industrie de l'electronique a cree une nouvelle 
demande pour les plots, les pieces conductrices et autres parties constituantes 
contenant de l'argent et qui sont destinees a la fabrication d'appareils elec
triques et electroniques. L'argent sert beaucoup comme constituant d'alliage, 
de brasage etde soudure, en raison du bas point de fusion des alliages d'argent
cuivre et d'argent-cuivre-zinc, de leur resistance a la corrosion et a de fortes 
tensions, et de leur propriete a souder presque tous les genres de metaux non 
ferreux et d'alliages, ainsi que le fer et l'argent. Les soudures d'argent sont 
tres employees dans la fabrication des appareils de refrigeration et de clima
tisation, des appareils electriques, ainsi que dans l'industrie de l'automobile. 
Ces dernteres annees, l'emploi de l'argent dans les accumulateurs a triple. 
Allie au zinc ou au cadmium, !'argent donne aces accumulateurs un tres bon 
rendement, une longue duree pour leurs dimensions et leur poids et permet de 
les recharger. On les pref ere lorsque le po ids et un rendement assure sont 
des facteurs essentiels comme dans les avians a reaction, les missiles, les 
satellites, les capsules spatiales, les appareils et instruments portatifs. 

Parmi les debouches recemment ouverts a l' argent, il y a lieu de 
mentionner les alliages de contact employes dans les relais de controle des 
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circuits des ordinateurs et tabulatrices. L'argent entre aussi dans la fabri
cation du verre photochromique qui contient de l' argent halogene pour le pro
teger contre la lumiei;-e solaire. 

PRIX 

Au debut de l'annee, le prix canadien de l'argent etait de $1. 3940 Ponce troy et, 
a la fin de decembre, de $1. 3950. Au cours de l'annee, le prix a fluctue entre 
deux points, $1. 3930 du 18 au 29 janvier, et $1. 4080 entre le 9 et le 14 juillet. 
A New York, le prix de l'argent est demeure stable a $1.293 Ponce troy. 

TARIFS DOUANIERS 

CANADA 
Minerais d'argent et concentres .. 
Anodes d'argent ................ 
Argent en !ingots, en blocs, en 

barres, en gouttes, en feuilles 
ou en plaques, non ouvre; 
balayures d'argent, debris de 
bijouterie ..................... 

Feuille d'argent ..............•.. 
Articles en argent, non autrement 

designes ...................... 
Fil ou bande en argent, en plaque 

d'argent ou en nickel-argent 
pour la fabrication de bijoux .... 

ETATS-UNIS 
Minerais d'argent et concentres 
Argent en lingots et argent dore 
Argent non ouvre 

Plaque pla tine 
Plaque or 
Autres 

Argent !amine 

Tarif de 
preference 
britannique 

en franchise 
5% 

en franchise 
12 1/2% 

17 1/2% 

en franchise 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 
7 1/2% 

en franchise 
25% 

27 1/2% 

12 1/2% 

en franchise 
en franchise 

32 1/2% 
50% 
21% 
21% 

Residus, rebuts et balayures d'argent en franchise 

Tarif 
general 

en franchise 
10% 

en franchise 
30% 

45% 

25% 
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Les argiles et les produits d'argile 

J.G. BRADY* 

La plupart des argiles et des schistes canadiens utilises dans la fabrication des 
produits d'argile sont des materiaux communs de basse qualite. Des recherches 
continuelles de techniques de traitement plus perfectionnees ont perm is d' obtenir 
une amelioration des produits. Des gisements d'argiles rMractaires de haute 
qualite comme le kaolin (china-clay), l'argile refractaire, la figuline et l'argile 
a poterie de gres sont rares au Canada,et une grande partie de ces materiaux 
doit ~tre importee. Le traQage de gisements connus se poursuit ainsi que 
l'exploration de nouveaux gisements de haute qualite. Les quelques gisements 
de kaolin, d'argile refractaire et d'argile a poterie de gres existants dans les 
regions eloignees au Canada seront mis en valeur lorsque les moyens de trans
port, la population et l'industrie auront atteint ces regions. De nouvelles me
thodes,mises au point actuellement pour l'enrichissement et le traitement des 
argiles,surmonteront probablement les problemes non resolus par les anciennes. 

Le terme "produits d'argile" s'applique a des materiaux tels que les 
produits d'argile refractaires, la brique ordinaire et a parement, les elements 
de construction et de cloisonnement, la tuile de drainage, les carreaux de 
carriere, les tuyaux d'egouts, les conduites et les chemises de cheminee dont 
l 'argile est le principal element; il s 'applique egalement aux materiaux comme 
les carreaux de revetement, les carreaux de carrelage, la porcelaine isolante, 
les accessoires sanitaires, la vaisselle et la poterie,tous faits de fa'ience fine 
et qui,en plus des argiles de haute qualite tels que le kaolin et la figuline,peuvent 
aussi contenir de la silice broyee, du feldspath, de la syenite nephelinique, du 
talc et autres composants. 

La modernisation et l'agrandissement des usines de briques, de tuiles 
et de fa"ience continuent. Des usines modernes a grande capacite produisent 
presentement des produits d'argile de haute qualite. De nombreuses usines 
utilisent des meilleures methodes de traitement et l'automatisation remplacera 
eventuellement un certain nombre de travailleurs. Le nombre des usines de 
ceramique au Canada a ete publie dans la liste d'exploitants n° 6 de "Ceramic 
plants in Canada", publication annuelle de la Division des ressources minerales 
du ministere des Mines et des Releves techniques. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION 

Les tableaux 1 et 5 montrent que la valeur de $41, 900, OOO des produits d'argile 
fabriques d'argiles domestiques a egalise a peu pres le record obtenu en 1959 
et qu'elle a augmente de 5. 8 p. 100 sur celle de 1964. La valeur de l'argile 
provenant de sources du pays, y compris la bentonite, a augmente de 6. 7 p. 100. 

Le tableau 3 donne la valeur des produits fabriques d'argiles importees 
en 1963. Ces produits sont surtout du type fa'ience et se rapprochent de ce fait 
des ingredients non plastiques du genre de la silice broyee et du feldspath, tout 
autant que de l' argile. 

En 1963, la valeur des produits refractaires fabriques au Canada 
(tableau 4) comprend les bases et les oxydes rMractaires ainsi que les refrac
taires et autres types speciaux qui comprennent l 'argile refractaire comme 
principal element. Les donnees de la statistique concernant la valeur des 
refractaires importes en 1963 ne sont pas connues, mais la Clay Refractories 
Association indique qu'elle atteignait environ $13,700,000. 

Soixante-seize usines ont fabrique, a partir surtout d'argiles et de 
schistes communs locaux, des produits d'argile comme la brique a parement 
(emaillee et non-emaillee), la brique ordinaire, les elements de construction, 
la tuile de drainage et les carreaux de carriere. 

Cinq usines ont fabrique des produits comme les tuyaux d'egout, les 
chemises de cheminee et chaperons en argile. Leurs matieres premieres 
etaient surtout des argiles canadiennes refractaires de basse qualite, des argiles 
ordinaires et a poterie de gres ainsi que de schiste argileux plastique. Deux 
usines ontariennes ont importe de l'argile refractaire de basse qualite des ttats
Unis afin de fabriquer ces produits; l'une d'elles employait de l'argile locale en 
melange avec les argiles refractaires importees pour former un materiau con
venant a la production. 

Dix-huit des usines productrices de refractaires ont utilise l 'argile 
comme element principal de plusieurs de leurs produits. Seulement quatre 
usines de l 'Ouest du Canada ont utilise des argiles canadiennes. 

Cinq usines d'accessoires sanitaires, huit usines de porcelaine iso
lante, trois usines de carreaux de revetement, deux fabriques de vaisselle, de 
poteries et nombre d'objets d'art et de souvenirs ont ete les principaux usagers 
de figuline et de kaolin propre a la ceramique importes surtout des Etats-Unis 
et de la Grande-Bretagne. 

L'usage du kaolin a augmente legerement au Canada au cours des 
dernieres annees (tableau 6). Aucune donnee statistique n'est parue sur la con
sommation d'argile refractaire et de figuline. Environ deux millions de tonnes 
d'argile canadienne sont utilisees dans les produits enumeres au tableau 1. 

Kaolin ---

USAGES, NATURE ET EMPLACEMENT DES 
GfrES D'ARGILE ET DE SCHISTES 

Le kaolin est une substance de haute qualite employee dans l'industrie 
du papier comme matiere de charge ou de revetement. Le kaolin sert de matiere 
premiere dans la fabrication des produits de ceramique et de matiere de charge 



TABLEAU 1 

Production canadienne d'argiles et de produits d'argile 

1964 1965p 

Quantite $ Quantite $ 

PRODUCTION (expeditions) 
du pays selon les classes principales: 

Argiles, y compris la bentonite .......... 1,190,969 1,268,167 
Produits d'argile a base de: 

Argile commune ...................... 31,358,374 31,589,218 
Gres ................................. 5,793,788 6,765,220 
Argile refractaire ..................... 672,571 782,468 
Autres ............................... 1,814,883 2,800,756 

Total ..........•..................... 40,830,585 43,205,829 I-' 
0 
0 

Sous-produi ts: 
Argiles 

Argile refractaire, tonnes courtes ...... 4,679 70,018 .. 65,667 
Autres argiles, y compris la bentonite, 
tonne~ courtes ...................... .. 1,120,951 . . l,202,500e 

Blocs et formes d'argile refractaire ..... .. 73, 674 . . 60,151 
Briques refractaires, nombre ........... 3,807,178 598,897 722,317 
Briques 

p rocede a base de boue molle 
Briques de parement, nombre ......... 59, 754, 501 2,963,534 
Briques ordinaires, nombre .......... 7,129,108 120,882 

Procede a base de boue dure 
Briques de parement, nombre ........ 315, 341, 370 16, 211, 360 511,806,000 26,001,853 
Briques ordinaires, nombre .......... 46, 439, 993 1,292,895 



Procede a sec 
Briques de parement, nom.bre ........ . 
Briques ordinaires, nombre· .... · .... · 

Briques de fantaisie ou decoratives, 
nombre ............................ . 

Briques d'egout, nombre .............. . 
Carreaux de pavage, nombre .......... . 

Tuiles de construction 
Blocs creux, tonnes courtes ........... . 
Carreaux de carrelage, pieds carres ... . 

Tuiles de drainage, nombre ............. . 
Tuyaux d'egout, pieds ................. . 
Chemises de carneaux, pieds .......... . 
Poterie .............................. . 
A utres produits ...................... . 

Total. ............................... . 

57,205,803 
3,976,814 

19,797,124 
1,721,510 
1,079,810 

92,789 
268,666 

68,508,966 
6,265,634 
1,637,560 

p: preliminaire e: estimatif .. : non disponible -: neant 

2,613,790 
121,380 

1,412,737 
62,804 

116, 020 

1,882,860 
120,947 

4,439,165 
3,465,905 
1,059,482 
1,268,401 
1,814,883 

40,830,585 

90,310 

51,649,000 
8,640,327 
1,321,698 

1,926,570 
121,000e 

3,539,795 
4,674,741 

819,073 
1, 271, 406 
2,800,756 

43,205,829 

..... 
0 ..... 

> 
"1 

crq ..... ,_. 
(I) 
en 
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dans celle des produits en caoutchouc et autres. Son utilisation dans l'industrie 
du papier exige une blancheur absolue, l'absence de particules abrasives et un 
grand pouvoir de fixation de revetement. En ceramique, elle sert de matiere 
premiere refractaire. Le kaolin entre avec la syenite nephelinique, la silice, 
le feldspath et le talc dans la confection des pates a fafence fine, des carreaux 
de revetement, des carrelages, des articles sanitaires, de la vaisselle, de la 
poterie et des isolateurs electriques en porcelaine. Dans l'industrie de la 
faience fine, le kaolin sert de source d'alumine et de silice. Deplus, il rend la 
pate tres plastique et lui donne plus de blancheur a la cuisson. 

Par suite des difficultes creees par l'enrichissement et les dimensions 
reduites de certains gftes, aucune des sources de kaolin brut connues au pays 
n'a ete mise en valeur. La plupart des gites sont a forte teneur en quartz dont 
les particules varient de grossieres a tres fines, ils contiennent egalement 
certaines substances comme le mica, le feldspath, la magnetite, la pyrite et le 
fer collotdal. La teneur en argile du materiau brut qui est surtout la kaolinite, 
est souvent faible. A ce jour aucun procede n'a permit de purifier les kaolins 
canadiens, toutefois grace aux nouvelles methodes d'enrichissement l'industrie 
espere obtenir des resultats. 
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IMPORTATIONS 

D'importants gftes de kaolin sablonneux se trouvent pres de Wood 
Mountain, Fir Mountain, Knollys, Flintoft et ailleurs dans le sud de la 
Saskatchewan. Malgre d'actives recherches effectuees par le gouvernement 
federal, l'Universite et le gouvernement de la Saskatchewan, l'enrichissement 
du kaolin n'a pu etre obtenu. Un gisement d'argile refractaire ressemblant a 
du kaolin secondaire longe le Fraser, pres de Prince-George (C. -B.). L'argile 
est tantot tres plastique tantot tres sablonneuse. Les couches superieures sont 
tres impregnees de fer. Des etudes ont ete faites sur l'emploi de cette matiere 
comme source de kaolin, comme argile refractaire et comme matiere premiere 
pour la brique a parement. 



TABLEAU 2 

Importations et exportations d'argile, de produits d'argile et de refractaires 

IMPORTATIONS 
Argiles, produits d'argile et refractaires 

Bentonite, t. c .............................. . 
Boue de forage, t. c ........•................. 
Kaolin, broye ou non, t. c ......... , ......... . 
Argile refractaire, broyee OU non, t. c ........ . 
Argiles, broyees ou non, t. c ................. . 
Argiles et terre, activees, t. c ............... . 
Briques de construction 

tmaillee, millions ........•..............•. 
Non designee ailleurs, millions ............. . 

Blocs de construction, millions .............. . 
Tulles de poterie 

Moins de 2 1/2" de cote, pi. ea ............. . 
Plus de 2 1/211 de cote, pi. ea .............. . 

Briques, blocs et tuiles d'argile, n. d. a ....... . 
Briques refractaires 

Alumine, millions ......................... . 
Chrome; millions ......................... . 
Magnesite, millions ............•........... 
Sil ice, millions ........................... . 
Non designe ailleurs ....................... . 

Ciment refractaire et mortier ............... . 

Quantite 

114, 446 
12,075 

169,744 
73,171 
91,371 

2,853 

3,290 
21,543 

9,123,212 
9,437,432 

3,239 
351 
733 

3, 193 
36,074 

1964 

$ Quantite 

1,035,405 182,162 
1,095,322 8,054 
3,572,757 193, 966 

555,150 66,769 
1,115,393 86,668 

418,643 3,148 

299, 939 6,346 
1,244,378 21,764 

770,478 .. 
2,111,408 11,103,491 
1,783,269 11, 797' 871 

208,134 .. 

2,533,090 2, 922 
474,734 245 
834,073 578 

1,564,216 2,086 
9,561,803 37,585 
1,203,083 . . 

1965p 

$ 

1,587,108 
720,530 

4,163,758 
531,734 

1,068,779 
525, 837 

506,666 
1,289,068 

623,615 

2,457,179 
2, 286, 113 

161, 116 

2,622,632 
325,093 

1,084,807 
1,539,890 

10,332,047 
1,752,186 

..... 
0 

"" 

:i>
""l 

cr,5 • ..... 
(1) 
C/l 



Tableau 2 (suite) 

IMPORTATIONS (fin) 
Montage de poterie et fournitures 

pour cuisson •.••...••..•.•..•..•..••. 
Materiaux refractaires bruts, t. c .••••••• 
Coulis (rebuts refractaires), t. c .•...•••• 
Refractaires, n. d. a., t. c ••.••.••.••.••. 
Brique a l'epreuve de l'acide, t. c •••.••.• 
Articles de table, vaisselle ou 

porcelaine •.••••••••.••••.••.•••••••. 
Appareillage isolant en porcelaine •••.••• 

Total: argile, produits d'argile et 
refractaires ••••••.••.••.•••••.••.•••• 

Selon les principaux pays 
Etats-Unis .••.••.••••.•••.•••••••.•..• 
Grande-Bretagne ••••••.•.••.••.•.••.••. 
Japon ••.••.•••••••••.•..•.•.••.••.••.. 
France . ....... o •••••••••••••••••••••• " 

Allemagne occidentale •.••.•..•.•..•.••. 
Irlande •••..•.•.••.•.••.•.••.•..•..•... 
Danemark .•.••....•.••.••.••.•..••.••• 
Autres pays ••.••.••.••.••.••.••.••..•• 

Total .......... a ••••• o • o o ••••••••••••• 

1964 

Quantite $ 

244,351 
3,080 256,439 

19,180 619, 146 
2,134,286 

166,223 

8,163,388 
3,020,123 

45,005,231 

30,009,179 
9,495,500 
3,794,108 

500,823 
731,164 

44,205 
87,524 

342,728 

45,005,231 

1965p 

Quantite $ 

.. 230,613 
4,544 331, 178 

20,457 670,370 
. . 2,196,674 
. . 379,516 

. . 8, 471, 788 

. . 3,325,492 

I--' 
0 
,;:. 

49,183,789 

31,120,436 
10,421,906 
4,892,754 
1,020,958 

615,543 
366,927 
165,588 
579,677 

49,183,789 



EXPORTATIONS 
Argiles. produits d'argile et refractaires 

Argiles, broyees et non broyees, t.c .••.• 
Materiaux refractaires bruts, t. c .....•.. 
Briques de construction, argile, millions. 
Briques, blocs et tuiles d'argile, n. d. a ... 
Briques rMractaires et formes 

semblables •.••.••..•...•...•..••.....•.. 
Refractaires, n. d. a ...•..•..•.....•......• 
lsolants et appareillages pour fils a 

haute tension .........•.••.•...•..•.••.•• 
Articles de table, n. d. a ...•..•..••.•..•..• 
Produits ouvres en pierre, beton et argile ... 

Total: argiles, produits d'argile et 
refractaires •....••.•....••.•..•....••.• 

Selon les principaux pays 
Etats-Unis .•.••...•.•..•..•..•........... 
Chili ••.•••••.•.......••..•.•..•.•..••... 
Porto Rico ..•.•..•...•.•.....•••..•.•••.• 
Nouvelle-Zelande ••...•..•.•..•.....•..•.. 
Pakistan •.••.•.••.•.. · .•.• · • • •• · • • •• • · .. 
Grece •..••••.•.••.•..•.••.••.••..••....• 
Grande-Bretagne ..•....••....••.••...••.. 
Autres pays •..•.•...•..•.•...•..•.•.•.••• 

Total .••...•..•.•.••.•.••.•..•....•.••... 

Source: Bureau federal dE: la statistique. 
p: preliminaire n. d. a. : non designe ailleurs 

1,058 
1,150,072 

8,106 

non disponible 

34,198 
2,240,324 

470,773 
351, 917 

4,700,323 
337,237 

312,993 
448,517 

9,590 

8,905,872 

6, 659, 110 
278,999 
171,613 
49,890 
46,210 
66,648 

153, 114 
1,480,288 

8,905,872 

1,319 50,696 
905,416 1,878,030 

11,713 729,283 
260,661 

5,438,033 
391,745 

817,680 
702, 343 

8, 717 

...... 
10,277,188 

0 
01 

-

7,069,902 
351,581 
232,539 
185,605 
157,684 
149,025 
135,558 

1,995,294 

10,277,188 

:i>-
""l 

a.s. ...... 
(!) 
[/l 



TABLEAU 3 

Expeditions de produits d'argile fabriques au Canada d' argiles importees* 

Carreaux de carrelage et carreaux de 
revetement emailles, pi. ea ................. . 

Porcelaines isolantes •.... ~ •..........•......• 
Poterie, articles decoratifs et artistiques ...... . 
Poterie, vaisselle ....••..•.....•............. 
Tous les autres produits (sanitaires, etc.) .••... 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Ne comprend pas les refractaires • 
. . : non disponible 

1961 

Quantite $ 

8,117,000 3,636,000 
5,357,000 

788,760 
1,167,852 
9,040,595 

TABLEAU 4 

1962 

Quantite $ 

12,613,000 4,859,000 
. . 5,703,000 
. . 802,000 
.. 1, 377, OOO 
. . 10,378,000 

Expeditions de refractaires fabriques au Canada 

1961 1962 
--

Quantite $ Quantite $ 

Blocs et formes d'argile refractaire, t. c •••. .. 301,945 .. 56,742 
Brique refractaire, millions .•..•..•...•... 3,873 476,327 4,013 514,260 
Autre brique refractaire et formes*, t. c .• , • .. 11, 629, 868 . . 11,964,000r 
Ciment refractaire et mortier a couler, t. c .. 38,248r 4,427,000r 50,743r 5,628,000r 
Autres refractaires, t. c ...•....•.......... 16,084 2,186,918 9,838 1,261,000r 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1963 

Quantite $ 

14,857,000 5, 100,000 
.. 6,279,000 
.. 806,000 
. . 1,563,000 
.. 12,016,000 

1963 

Quantite $ 

. . 47,621 
4,775 636, 112 
. . 11, 257, OOOr 

55,582r 6,257,000r 
16, 142r 2,093,000r 

*Comprend la brique refractaire rigide, les chemises de poele fabriquees d'argiles importees, de minerai de chrome, de 
magnesite, etc . 
• . : non disponible r: revise 

I-" 
0 
Ol 
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TABLEAU 5 

Argiles et produits d'argile: production et commerce 1956-1965 
(en millions de dollars) 

Production 

Argiles Argiles 
canadiennesl importees2 Total Importations Exportations 

1956 37.8 20.9 58. 7 52.4 3.5 
1957 35.9 19.9 55.8 47.4 4.3 
1958 41. 7 23.7 65. 4 44.8 4. 2 
1959 42.5 23. 9 66.4 48. 1 5. 1 
1960 38.2 21. 5 59.7 46. 7 5.3 
1961 37.0 19.43 56.4 47. 1 5.8 
1962 37.8 22.53 60.3 48.3 5.4 
1963 38.2 25.23 63.4 43.9 7.64 
1964 40.8 45.0 8.94 
1965p 43.2 49.2 10.34 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lproduction (expeditions) drargiles etde produits d'argile fabriques de materiaux 
canadiens. 2Production (expeditions) de produits d'argile fabriques d'argile 
importee. 3Ne comprend pas les rMractaires. 4comprend des categories 
suppiementaires de rMractaires. 
p: preliminaire 

TABLEAU 6 

Consommation de kaolin par industrie 
(tonnes courtes) 

Produits ceramiques ••.••.••.••..• -•.••• 
Peinture et vernis .•..•.•.•.••••••....• 
Papier et produits de pa pier ..••.••.••.. 
Caoutchouc et linoieum ...•..••.••..•..• 
Autres produits* ..••..••.••.••.••.•••• 

Total ••..••.••.••.••.••.•..•..•.••..• 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1963 

12,515 
2,131 

92,625 
11,805 
10,939 

130,015 

1964p 

12,715 
1,980 

103,379 
12,305 
11,502 

141,881 

*Comprend les produits chimiques divers, les nettoyeurs, les detergents, les 
savons, les produits medicaux et pharmaceutiques et produits divers. 
p: preliminaire 
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Un gisement d'argile a Arborg, au Manitoba, contient, en plus de la 
kaolinite, du fer collo'idal, beaucoup de quartz et certaines autres impuretes. 
Au Quebec, on trouve de la roche a kaolin, a Saint-Remi d'Amherst (comte de 
Papineau), a Brebeuf (comte de Terrebonne), a Point Comfort, sur le lac 
Trente-et-un-Milles (comte de Gatineau) et a CM.teau-Richer (comte de Mont
morency). Ces gisements contiennent generalement trop de quartz et de minerai 
de fer. La teneur en kaolinite varie mais, ordinairement, elle est inferieure a 
50 p. 100. Le kaolin de Chateau-Richer constitue surtout de feldspath contient 
25 p. 100 environ de kaolinite. La teneur en kaolinite de ces gftes quebecois et 
son utilisation possible, sans etre enrichie, pour fabriquer des briques a pare
ment et autres produits a, ces recentes annees, provoque l'interet de diverses 
societes. 

Un grand nombre de gisements kaolinises sont localises dans le Nord 
de l'Ontario. Jusqu'a present, certaines difficultes concernant la qualite et 
l'exploration n'ont pu etre surmontees. Plusieurs laboratoires ont poursuivi 
l'etude de ces gisements au cours de l'annee. 

A rgile figuline 
Comme composant des faiences fines, l'argile figuline confere aux 

pates une plasticite et une grande resistance avant la cuisson. Cuite, elle prend 
une couleur blanche ou creme clair qui s'harmonise avec la couleur des produits 
de fa'lence apres la cuisson. Etant tres refractaire, elle sert aussi de liant 
plastique dans differents produits refractaires. 

Du point de vue mineralogique, les argiles figulines extraites au 
Canada ressemblent aux argiles refractaires plastiques de haute qualite. Elles 
se composent surtout de kaolinite a grain fin et de quartz. 

Des gftes d'argile figuline existent seulement dans la formation White 
Mud du sud de la Saskatchewan. Des gisements de bonne qualite sont connus a 
Willows, a Readlyn, dans la vallee Big Muddy, dans les collines Blue, a 
Willow Bunch, a Flintoft et ailleurs. Depuis longtemps, l'argile de la region de 
Willows sert a la fabrication de pieces de poterie a Medicine Hat en Alberta et 
a Vancouver; elle a fait l'objet d'essais aux Etats-Unis. L'inegalite de sa 
qualite et l'eloignement des gros marches n'ont pas favorise l'emploi de cette 
argile. Une partie de l'argile extraite de la region de Flintoft entre dans la 
fabrication des briques a parement de Couleur blanche OU chamois ainsi que 
dans celle de la poterie, des cruches et pots de terre. 

Argile refractaire 
Les argiles refractaires du Canada servent surtout a la fabrication des 

briques refractaires pour hautes et moyennes temperatures ainsi que des produits 
refractaires speciaux. Les produits refractaires aux hautes temperatures 
exigent des matieres premieres a point de fusion equivalant a peu pres au cone 
pyrometrique 31 1/2 - 32 1/2 (environ l, 699° Ca 1, 724° C). Pour les produits 
refractaires aux temperatures moyennes, les matieres premieres doivent avoir 
un point de fusion equivalant a peu pres au cone pyrometrique 29 (environ 
l, 659° C). Les argiles a point de fusion situe entre 15 et 29 (environ 1, 430° C) 
peuvent servir a la fabrication des produits refractaires aux basses temperatures, 
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des briques a poches de coulee et autres produits d'argile. Au Canada, aucune 
argile refractaire l'est suffisamment pour la fabrication de produits tres refrac
taires sans addition d'une matiere extremement rMractaire telle que l'alumine. 

En Saskatchewan, la formation Whitemud contient des argiles refrac
taires de bonne qualite et de varietes differentes. A l'aide d'argile extraite de 
fosses voisines, une grande usine de Claybank en Saskatchewan fabrique des 
produits refractaires aux temperatures hautes et moyennes et des produits 
refractaires speciaux. Des argiles refractaires de bonne qualite se trouvent 
sur le mont Sumas, en Colombie-Britannique. Dansunegrandeusinedel'endroit, 
les meilleures varietes servent a la fabrication de produits semblables a ceux 
de l'usine de Claybank. Une partie de l'argile du mont Sumas est exportee aux 
Etats-Unis, et des usines de Vancouver en utilisent de petites quantites. 

Des gisements d'argile refractaire et de kaolin se rencontrent a la 
ligne de partage des eaux de la baie James dans le nord de l'Ontario, le long des 
riv!eres Missinaibi, Abitibi, Moose et Matagami. Cette region a ete autrefois 
prospectee, mais le terrain fort accidente et le climat rigoureux rendaient 
I' exploration difficile. En 1962, l'une des societes interessees a preleve un 
certain nombre d'echantillons dans cette region et une seconde en a preleve 
egalement en 1963. L'argile de certaines couches du gisement de Shubenacadie 
(N. -:E.) est suffisamment refractaire pour fabriquer des produits refractaires 
aux temperatures moyennes; de plus, des etudes preliminaires ont ete faites sur 
leur emploi possible pour la fabrication de briques a poches de couiee. Quelques 
fonderies des provinces de l' A tlantique utilisent de l' argile extraite a Musquodoboit 
(N. -E.). 

L'Ontario et le Quebec n'ayant aucune source d'argile refractaire, 
l'industrie de ces provinces doit done importer des Etats-Unis la majeure partie 
des approvisionnements necessaires. 

Argiles a poterie de gres 
Ces argiles ressemblent aux argiles refractaires plastiques de basse 

qualite. Elles entrent couramment dans la fabrication des tuyaux d'egout, des 
chemises de cheminee, de la brique a parement, des pieces de poterie, des 
cruches et des pots en gres et de la poterie chimique. 

Elles proviennent surtout de la formation Whitemud (sud de la 
Saskatchewan et sud-est de !'Alberta). La region d'Eastend, en Saskatchewan, 
fournissait autrefois une grande partie de l'argile utilisee a Medicine Hat(Alb. ). 
Les carrieres actuelles se trouvent dans les collines Cypress au sud-est de 
Medicine Hat et a Avonlea (Sask. ). 

Des argiles refractaires a poterie de basse qualite se trouvent sur le 
mont Sumas, pres d'Abbotsford (C. -B.). Elles entrent dans la fabrication des 
tuyaux d'egout, des chemises de cheminee, des briques a parement et des tuiles. 
Des argiles semblables existent a Shubenacadie et a Musquodoboit (N. -E.). Les 
premieres servent surtout a la fabrication de briques a parement de couleur 
chamois. Des gisements de ce genre d'argile se trouvent aussi a Swan River 
(Man.) OU un peu de briques chamois a ete deja fabrique, ainsi qu'au pont du 
ruisseau Chimney, a Williams Lake, a Quesnel et en bordure de la route de 
I' Alaska (C. -B.). Le Quebec et !'Ontario importent des Etats-Unis l'argile a 
poterie necessaire a la fabrication de briques a parement et tuyaux d'egout. 
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Argiles et schistes argileux ordinaires 
Ces argiles et schistes sont les principales matieres premieres dis

ponibles au Canada pour la fabrication de produits d'argile. Ils entrent surtout 
dans la fabrication des briques de remplissage et a parement, des elements de 
construction, et de cloisonnement, des conduites, des carreaux de carriere et 
des tuyaux de drainage. Certaines argiles ordinaires du Canada sont melangees 
a de l'argile a poterie pour obtenir des produits comme les briques a parement, 
les tuyaux d'egout et les chemises de cheminee. 

Par suite de la presence de fer, ces argiles et ces schistes prennent 
ordinairement la couleur rouge ou saumon a la cuisson. Leur bas point de 
fusion est en general bien inferieur au cone pyrometrique 15 (environ 1, 430° C), 
cense lltre le plus bas point de ramollissement des argiles refractaires. Le 
plus souvent, de composition heterogene, ils contiennent des mineraux argileux, 
du quartz, du feldspath, du mica, de la goethite, de la siderose, de la pyrite, 
des substances carbonacees, du gypse, de la calcite, de la dolomie, de la 
hornblende et bien d'autres mineraux. Les mineraux argileux contiennent pour 
la plupart de l'illite ou des chlorites, ou les deux, et souvent l'un ou l'autre des 
mineraux du groupe de la montmorillonite ou de la kaolinite, en plus des 
mineraux argileux en lits alternants. 

Les argiles et les schistes argileux propres a la fabrication des produits 
d'argile contiennent generalement de 15 a 35 p. 100 de quartz en fines particules. 
Lorsque la teneur en quartz est plus forte et se trouve en melange avec d'autres 
matieres non plastiques, l' argile perd de sa plasticite et la qualite du produit est 
inferieure. Bien des argiles et des schistes contiennent de la calcite ou de la 
dolomie, OU les deux a la fois. La presence en quantite suffisante de ces deux 
matieres donne a l'argile une couleur chamois a la cuisson et affecte sa tenacite 
et sa densite. La plupart des argiles et des schistes ordinaires contiennent 
plus d'alcalis, de substances alcalines et de mineraux ferriferes, mais beau
coup moins d'alumine que les argiles refractaires, les argiles a poterie et les 
argiles figulines de meilleure qualite. Pour entrer dans la fabricationd'articles 
extrudes, les schistes etant moins plastiques que les argiles doivent etre fine
ment broyes pour en augmenter si possible la plasticite, ou lltre melanges a 
une argile plastique OU a quelque autre plastifiant. 

Des gftes d'argiles et de schistes ordinaires se trouvent un peu partout 
au Canada, mais les depots dont l'argile se prete parfaitement a la cuisson et 
au sechage sont rares, aussi de nouveaux gftes sont-ils recherches continuel
lement. 

Bentonite 
La bentonite fait l'objet d'un rapport separe. 

PRIX 

Les prix de tous les genres d'argiles ne sont pas disponibles pour publication. 
Le kaolin se vend generalement aux plus hauts prix, car a son cout s'ajoutent 
les frais d'enrichissement et des operations speciales qu'il doit subir avant de 
pouvoir etre utilise dans diverses industries. Par exemple, les besoins en 
kaolin et les prescriptions techniques de l'industrie du papier different de ceux 
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de l'industrie de la ceramique. Le prix des argiles figulines et des argiles 
refractaires de haute qualite est a peu pres le meme que celui de la plupart des 
kaolins. Les argiles refractaires de qualite secondaire et les argiles a poterie 
se vendent en general moins cher que les argiles figulines, mais plus cher que 
les argiles et les schistes ordinaires. Les argiles figulines et les kaolins se 
vendent en sac ou en vrac, tandis que se vendent en vrac, les argiles refrac
taires de qualite secondaire, les argiles a poterie, ainsi que les argiles et les 
schistes ordinaires. 

D'apres l'Oil, Paint and Drug Reporter en date du 27 decembre 1965, 
les prix, la tonne courte, ont ete les suivants aux Etats-Unis en 1965: 

Argile figuline: 
des ~tats-Unis, classee par air comprime, 

ensachee, par wagonnee, franco 

Dollars par tonne courte 

Tennessee • • . • • . • • . . . . • . • • . • • . • • . • . . • • . • • . . . . $18. 00 - $22. 00 
des Etats-Unis, broyee, impermeable a 

l'humidite, en vrac par wagonnee, franco 
Tennessee . • • . . . . . . . • . • • . . • . . • . . • . • • . . . • . . . • . 8. 00 - 11. 25 

Kaolin 
des Etats-Unis, broye a sec, grille, 

classe par air comprime, ensache, par 
wagonnee, franco usine........................ 45. 00 - 68. 00 

des Etats-Unis, broye a ·sec, non grille, 
99 p. 100, 325 mailles, franco Georgie, 
ensache, par wagonnee, franco usine. , . . . . • . . • . . 17, 50 

des Etats-Unis, broye a l'eau, ensache, 
par wagonnee, franco usine.................... 22. 50 - 51. 00 
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La barytine 

J.S. ROSS* 

Au Canada, la barytine est surtout produite pour l'exportation, plus specialement 
aux Etats-Unis ou elle est utilisee au forage des puits de gaz et de petrole. La 
production a augmente sensiblement en 1965. Les expeditions, excedant 200, OOO 
tonnes courtes, ont depasse d'environ 20 p. 100 celles de 1964. En raison de 
la forte proportion de la barytine broyee, dont le prix est plus eleve, la valeur 
des expeditions a augmente de pres de 27 p. 100. 

En 1965, le volume des exportations de barytine, surtout a l'etat brut 
(broyee ou concassee) expediee aux Etats-Unis, a augmente de 18 p. 100, et 
leur valeur de 20 p. 100. Le tonnage des exportations de barytine broyee a 
destination de la Trinite a ete plus eleve qu'en 1964. Bien que peu importantes, 
les importations, principalement celles de barytine de qualite chimique en pro
venance des Etats-Unis, ont connu une legere augmentation. 

L'augmentation progressive de la production mondiale de barytine 
indique une demande croissante de ce produit. Le Canada se place au cinquieme 
rang des producteurs mondiaux, malgre une utilisation relativement peu elevee, 
la barytine etant surtout employee au forage des puits. 

PRODUCTION 

Le Canada possede des ressources importantes de barytine; dans toutes les 
provinces du Canada des grtes de ce metal sont connus, a l'exception des pro
vinces de l'Alberta, de la Saskatchewan et de l'Ile-du-Prince-Edouard. En 
1964, de la barytine a ete extraite de quatre gisements, dont un en Nouvelle
Ecosse et trois dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Presque toute la 
production de la Nouvelle-Ecosse consistait en barytine expediee a l'etat brut 
vers le sud-est des Etats-Unis. Quant a la production de la Colombie-Britannique 
la totalite a ete expedtee a l'etat brut, surtout en Alberta, pour y etre traitee. 

La Dominion Magnesium Limited de Haley, en Ontario, produit du 
strontium et du baryum metal en petites quantites, principalement pour !'expor
tation. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Barytine: production, commerce et consommation 

PRODUCTION (expeditions 
faites par les mines) 

Barytine concassee et en 

Tonnes 
courtes 

gros morceaux •...••....•. 160, 321 
Barytine broyee . • . . . • • . . . • • 8, 828 

Total.. . . . . . . . . • . . • • . • • . . • . 169, 149 

IMPORTATIONS 
Etats-Unis •...•.••.•••.•••• 
Allemagne occidentale •.•.... 

Total •..•........•..••..••• 

3, 111 
95 

3,206 

EXPORTATIONS 
Etats-Unis................. 142, 304 
Norvege •..•..•..••..•••••. 
Venezuela .••....•.....••.•• 
Trinite-Tobago .••..•••.•••• 

8,175 
6,048 

Total .••.••.. , ..•...•. ,.... 156, 527 

CONSOMMATION* 
Forage des putts •.• , ..•• : .•. 
Peintures .••.•..•..•.••...• 
Verrerie .••.••.••.....••.. 
Articles de caoutchouc .••..• 
Produits chimiques divers ... 
Divers produits .. , •.••.••.•. 

Total ...... a ••••••• D ••••••• 

10,220 
2,023 

681 
184 
158 
271 

13,537 

1964 

$ 

1,392,100 
182,298 

1,574,398 

160,698 
4, 158 

164,856 

1,234,722 

69,489 
106,560 

1,410,771 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Tonnes 
courtes 

184,294 
18,731 

203,025 

3,531 
155 

3,686 

162,625 
500 

4,301 
17,606 

185,032 

Barytine 

1965 

$ 

1,715,830 
451,176 

2,167,006 

198,232 
7,025 

205,257 

1,314,533 
12,620 
35, 711 

325, 718 

1,688,582 

*Ces quantites sont etablies a partir de donnees fournies par le Bureau federal 
de la statistique. 
-: neant 
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TABLEAU 2 

Barytine: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production* Importations Exportations Consommation** 

1956 320,835 1,475 312,275 10,035 
1957 228,048 1,831 199,785 30,094 
1958 195, 719 1, 382 172,942 24,159 
1959 238,967 1,662 221,721 22,404 
1960 154,292 2,021 134,972 25,483 
1961 191,404 1,889 171, 696 18,723 
1962 226,600 2,427 230,903 11, 249 
1963 173,503 3,830 159,892 11, 343 
1964 169,149 3,206 156,527 13,537 
1965 203,025 3,686 185,032 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Expeditions des mines. **Consommation apparente pour les annees 1956 a 
1958; chiffres definitifs pour les annees 1959 a 1965. 
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N ouvelle-Ecosse 
La mine et l'usine de traitement de la Magnet Cove Barium Corpo

ration, pres de Walton, fournit habituellement environ 90 p. 100 de la production 
canadienne. Cette mine depend entierement des exportations. En raison de sa 
situation favorable pres d'un port oceanique, elle peut soutenir la concurrence 
au sud et a !'est des Etats-Unis, a la Trinite et au Venezuela, formant l'un des 
plus importants marches de barytine du monde. 

La societe extrait de la barytine par foudroyage d1une mine souter
raine. La barytine est concentree a une usine voisine et transportee par camions 
jusqu'a Walton, pour etre expediee. En outre, la soc!ete recupere a son usine 
de flottation au sulfure, situee a la mine, des concentres de barytine comme 
coproduit. A Walton, une petite partie de la production est pulverisee et 
expedtee principalement aux marches de la Trinite et du Venezuela. Legros 
de la barytine est dirige en concentres broyes a des usines de pulverisation 
appartenant a la soctete mere et situees sur le golfe du Mexique. Le produit 
est surtout utilise aux Etats-Unis et en Amerique du Sud comme matiere de 
charge dans le forage de puits. 

Colombie-Britannigue 
La Mountain Minerals Limited exploite ses grtes de barytine par vole 

souterraine et a ciel ouvert, pres de Brisco et de Parson. La plus grande 
partie est traitee a l'usine de broyage de la societe, a Lethbridge (Alb.) en vue 
de son emploi dans le forage des puits. L'excedent est vendu aux autres 
provinces. 

La Baroid of Canada Ltd. recupere de la barytine a sa propriete 
Giant, pres de Spillimacheen, et en effectue le traitement a son usine d'Onoway 
(Alb. ). La totalite de cette production est pratiquement destinee a l'industrie 
du forage des puits. 

Periodiquement a Montreal, !'Industrial Fillers Limited broie de la 
barytine importee. 

AUTRES VENUES 

Le Canada possecte plusieurs autres gftes de barytine dont certains ont ete 
exploites de fa<;on intermittente. Les plus connus sont ceux de Buchans, a 
Terre-Neuve, et ceux situes pres du lac Ainslie, dans l'fle du Cap-Breton; dans 
les cantons de Penhorwood et Langmuir dans le nord de !'Ontario; dans l'fle 
McKellar, sur le lac Superieur et pres du mille 397, le long de la route de 
!'Alaska, en Colombie-Britannique. De la witMrite (carbonate de baryuni) se 
trouve en grande quantite pres du mille 497, le long de la route de l'Alaska en 
Colombie-Britannique. Des depots de witMrite, de barylite, de barytocalcite 
et autres mineraux rares contenant du baryum se rencontrent au Canada mais 
n'ont pas encore ete exploites commercialement. Les gisements exploites pres 
du lac Ainslie peuvent etre une source de barytine et de fluorine. 
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TABLEAU 3 

Production mondiale de la barytine, 1964-1965 
(tonnes courtes) 

Etats-Unis ............••......•. 
Allemagne occidentale ..•..•..•.. 
Mexique ......•....••........•.. 
URSS .•.•..........••.••..••.••• 
Canada .....•...•.•.•••.••.•..•. 
Perou ....•..•.•....•..•..•..••. 
Yougoslavie ...•.........•....... 
Maroc ..........•..•..•. o ••••••• 

Autres pays .•.••.• o ••••••••••••• 

Total ••.•..•.... , .•..•.....•.... 

1964 

816,706 
487,884 
359,372 
220,000 
169,149 
145,934 
126,694 
99,036 

945,225 

3,370,000 

1965e 

870,000 
500,000 
360, OOO 

203,000 
150,000 
125,000 
105,000 

3,396,000 

Source: Minerals Yearbook, 1964 et Commodity Data Summaries, janvier 1966, 
du Bureau of Mines des Etats-Unis. 
e: estimatif •. : non disponible 

TABLEAU 4 

Compose du baryum, importations et consommation 

1964 1965 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

IMPORTATIONS 
Lithopone (70% BaS04) ..•• 539 80,987 574 79,520 
Carbonate de baryum ..•.• 4,341 391,558 6,410 561,268 

1962 1963 

Livres $ Livres $ 

CONSOMMATION de certains 
composes de baryum dans la 
production de produits chi-
miques et leurs derives 

Carbonate de baryum ..••.• 1,362,445 76,000 1,369,742 67,000 
Chlorure de baryum ..••... 689,662 46,000 680,226 45,000 
Nitrate de baryum •..•..••• 89,823 12,000 89,243 12,000 
Blanc fixe •••.••..•..••.•• 538,154 41,000 664,365 45,000 
Lithopone ..•.••.••.••..•. 710, 155 67,623 611, 096 64,478 

Source: Bureau federal de la statistique. 
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USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Chimiquement inerte dans des conditions normales, parfois blanche, avec un 
po ids specifique de 4. 5, la barytine ( sulfate de baryum nature!, BaS04) est 
recherchee par l'industrie pour ses propr!etes physiques. Dans quelques cas 
sa teneur en baryum en fait une source pour l'industrie chimique. 

En 1964, 75 p. 100 de la barytine employee au Canada ont servi dans le 
forage des puits. Pres de 90 p. 100 de la consommation mondiale sont employes 
a cette fin. Dans le forage des puits, ce produit sert a equilibrer la pression 
exercee et a pousser en surface les debris de forage. La barytine demeure le 
produit le plus couramment utilise a cette fin en raison de son co1lt relativement 
tres bas. Les prescriptions techniques exigent en ce cas un poids specifique 
minimwn de 4. 20 a 4. 25 (contenant au moins 93. 5 p. 100 de barytine) et un 
broyage permettant a 90 p. 100 au moins du materiau de traverser le tamis de 
325 mailles. 

Un second usage important de la barytine la fait employer comme 
matiere de charge. Dans ce domaine elle entre en grande partie dans la fabri
cation des peintures, et egalement dans celle des articles en caoutchouc et 
divers autres produits. Excepte pour quelques articles en caoutchouc, la bary
tine employee comme matiere de charge dolt avoir une bonne reflectivite, con
tenir au moins 94 p. 100 de sulfate de baryum et elle dolt traverser le tamis 
de 200 mailles ou plus. 

La barytine entre egalement dans l'industrie du verre oii elle sert de 
fondant et facilite le travail du melange tout en ameliorant le lustre du produit 
fini. Elle doit contenir au moins 98 p. 100 de sulfate de baryum, moins de 0.15 
p. 100 d'oxyde de fer et sa granulometrie dolt etre de 20 a 200 mailles. 

De petites quantites de barytine servent d'agregat lourd dans les betons 
utilises comme ecran contre les radiations atomiques. 

L'industrie des produits chimiques au baryum est presque inexistante 
au Canada. Voici les plus courants des composes de baryum fabriques dans le 
monde, ainsi que certains de leurs usages: sulfate de baryum precipite ou 
blanc fixe employe comme blanc de charge et pigment des peintures, ainsi que de 
charge du papier; lithopone, melange de baryum et de sulfate de zinc, employe 
comme pigment blanc dans les peintures; chlorure de baryum pour cementation 
et la prevention de la crasse des briques; carbonate de baryum, employe p0ur 
la diminution de la crasse des briques et des produits ceramiques, et la fabri
cation de tubes electroniques. L'industrie fabrique aussi l'oxyde de baryum, 
!'hydrate, le titanate, le chlorate, le nitrate, le sulfure et le phosphate de 
baryum. Quelques-uns de ces produits chimiques sont employes comme source 
de baryum metal. A cause de sa haute constante dtelectrique et de ses proprie
tes piezo-electriques et ferro-electriques, le titanate de baryum est actuellement 
d'un usage courant. Les prescriptions techniques varient pour la fabrication de 
produits chimiques, mais elles exigent ordinairement de la barytine en morceaux 
contenant au minimum 94 p. 100 de sulfate de baryum et au maximum 1 a 2 
p. 100 d'oxyde de fer. 

95188-9 
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PRIX 

Selon l'E & MJ Metal and Mineral Markets du 15 novembre 1965, les prix de la 
barytine aux Etats-Unis, la tonne courte f. a. b. point d'expedition, par wagonnee, 
etaient les suivants: 

Qualite chimique 
95% BaS04, 
96-97% BaS04, 

99. 5% BaS04, 

en morceaux selectionnes, en vrac •.... 
broyee, en vrac (en sacs de 100 
livres: $3 en sus •..........••....•... 
lavee, 325 mailles, en sacs de 
50 livres .......•..•..•.............. 

TARIFS DOUANIERS 

Certains tarifs presentement en vigueur sont les suivants: 

CANADA 
Barytine brute 

Tarif de 
preference 
britannique 

ou broyee . . . . . • . . en franchise 
Pour les boues 

de forage . . . . . . • . . en franchise 

ETATS-UNIS 
Barytine 

brute ....•....... 
broyee ......•... 

Witherite 
brute ....••...•. 
broyee ..•..•.... 

$2. 55 la tonne forte 
$6. 50 la tonne forte 

en franchise 
11. 5% ad valorem 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

20% 

en franchise 

$18. 50 

19 a 23, 50 

45 a 49 

Tar if 
general 

25% 

en franchise 
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La bentonite 

J.E. REEVES* 

Le Canada est devenu un consommateur important de bentonite, en raison de la 
large utilisation de ce compose comme agent d' agglomeration dans le bouletage 
des concentres de minerai de fer. Environ 15 livres de bentonite sont neces
saires par tonne forte de boulettes de minerai de fer. A la fin de 1965, la 
capacite de production de boulettes au Canada avait atteint pres de 15 millions 
de tonnes fortes, soit le tiers environ de la capacite totale de production de 
minerai de fer du pays. La quantite de bentonite utilisee annuellement par la 
seule industrie du minerai de fer, passee de moins de 10, OOO tonnes courtes 
avant 1961 a 67, 225 tonnes courtes en 1964, sera probablement de 100, OOO 
tonnes courtes en 1965. D' ici 1968, la consommation annuelle aux fins de 
bouletage devrait atteindre environ 175, OOO tonnes courtes, et la consommation 
globale en 1968 pourrait s I elever a 300, OOO tonnes courtes; elle aura done pres
que quintuple depuis 1961. La totalite de la bentonite utilisee par l' industrie du 
fer est importee. 

La bentonite, compose aux nombreuses proprietes exceptionnelles, est 
utile dans la fabrication de divers produits. Ce n' est pas a proprement parler 
un mineral, mais plutot une argile composee essentiellement de mineraux du 
groupe des montmorillonites. Ces mineraux compc:irtent dans leur structure des 
cations interchangeables, generalement du sodium et du calcium. Lorsque le 
sodium constitue le cation predominant, la bentonite se coagule dans l' eau et 
son volume augmente plus rapidement que lorsque le calcium do mine. Toutefois, 
les termes sont seulement relatifs, car la bentonite est generalement classee 
comme gonflante et non gonflante. La bentonite peut aussi absorber certaines 
substances et,amelioree par activation al' acide sulfurique dilue, ses proprietes 
adsorbantes augmentent, Le nom de terre a foulon est un terme propre a l' in
dustrie QUi Se rapporte plUtOt a 11 emploi QU I a la COmpositiOn minerale de Cette 
terre qui est generalement composee, en partie du moins, de minerauxdugroupe 
des montmorillonites. 

*Division du traitement des mineraux; Direction des mines 

95188-9~ 
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TABLEAU 1 

Bentonite: commerce et consommation 

IMPORTATIONS 
Bentonite 

f':tats-Unis .•......•..•... 
Autres pays .............• 

Total. •.•........•....... 

Argpes et terres activees 
f':tats-Unis ......•........ 
France .................. 
Allemagne occidentale .... 

Total .............•.••... 

Terre a foulon 
J;\tats-Unis ............... 
Autres pays ....•.•....... 

Total ••.•..•.........•... 

Tonnes 
courtes 

114,446 

114, 446 

2,823 
30 

2,853 

6,166 
68 

6,234 

Composes et conditionneurs employes 
dans la boue de foragel 
Etats-Unis.. . . . . . . . . . . . . . 12, 075 

1964 

$ 

1,055,405 

1,055,405 

408, 481 
10,162 

418, 643 

179,213 
5,815 

185,028 

1,095,322 

1963 

CONSOMMATION2 (donnees disponibles) 
Bouletage,............... 37, 575 
Forage de puits........... 33, 932 
Fonderies de fer et d' acier 17, 642 
Raffinage du petrole....... 1, 790 
Produits ceramiques ..•... 
Papier ••••.•........•... 
Produits chimiques divers. 
Autres produits .........• 

Total .•...•.••.........•. 

296 
291 

,l., 986 

93,512 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Tonnes 
courtes 

181,881 
281 

182,162 

3,060 
66 
22 

3, 148 

6,831 
29 

6,860 

8,054 

67,225 
64,379 
24, 088 
1,343 

507 
415 

1,286 
2,452 

161,695 

1965 

$ 

1,579,820 
7,288 

1,587,108 

500,325 
22,309 
3,203 

525,837 

195,459 
2,162 

197,621 

720,530 

1964 

1 Y compris la bentonite non autrement classee. 2y compris la terre a foulon 
mais non la bentonite utilisee dans la construction. 
-: neant .. : non disponible 
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TABLEAU 2 

Bentonite: importations et consommation, 1956-1965 

Importations Cons ommation 

Terre a 
Tonnes foul on Bentonitel 
courtes $ (tonnes courtes) 

1956 1,484,1242 1,783 30,562 
1957 1,536,5122 1,654 26,105 
1958 980,5852 1,595 23,429 
1959 1,082,5932 1,369 60., 258 
1960 1,590,4413 64, 871 
1961 1,528,1703 63,268 
1962 1,524,0803 57,237 
1963 2,005,3373 93,512 
1964 123,5334 1,659,0764 161,695 
1965 192,1704 2,310,5664 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lReleve plus complet a partir de 1959, y inclus la terre a foulon. 2Argiles acti
vees et catalyseurs argileux. 3ces chiffres comprennent la terre a foulon et 
l' argile employee dans le forage des puits. 4Bentonite, terres et argiles acti
vees et terre a foulon, mais non la bentonite utilisee dans la boue de forage . 
. . : non disponible 

PRODUCTION ET COMMERCE 

Bien que les donnees statistiques sur la production totale de bentonite n' aient 
pas ete publiees, le ministere des Mines et Mineraux de l' Alberta a evalue la 
production de cette province a 58, 011 tonnes en 1965. 

En Alberta, la Magnet Cove Barium Corporation Ltd. et la Baroid of 
Canada, Ltd. extraient de la bentonite gonflante de la formation Edmonton du 
Cretace superieur, pres de Rosalind et d' Onoway respectivei:nent. Sechee, 
broyee et classee granulometriquement, elle s' emploie surtout dans la boue de 
forage des puits. Au Manitoba, la Pembina Mountain Clays Ltd. extrait de la 
formation Vermilion River du Cretace superieur, pres de Morden, de la bento
nite non gonflante qu' elle traite a Morden pour divers usages. La societe 
expedie une partie de l' extraction a son usine de Winnipeg ou la bentonite est 
amelioree par activation, puis vendue, comme argile de blanchiment pour la 
decoloration des huiles animales, vegetales et minerales. La production faite 
pour la consommation au pays varie suivant les exigences de la demande pour 
le forage des puits de gaz et de petrole dans l' Ouest du Canada. 

Une partie de la bentonite utilisee au Canada, y compris la totalite de 
celle utilisee comme agent d' agglomeration dans le bouletage du minerai de fer, 
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est importee des Etats-Unis, principalement du Wyoming. Les besoins de 
l' industrie du fer en 1965 ont fait passer le tonnage importe des ttats-Unis de 
114, 446 a 181, 881 tonnes courtes. Plus du tiers de ce tonnage a ete importe a 
l' etat brut, et traite par la Carol Pellet Company de Labrador City (Labrador) 
et l' Arnaud Pellets de Pointe-Noire (Quebec) pour servir au bouletage du minerai 
de fer. Un tout petit tonnage, mais legerement croissant de terre a foulon et 
d' argile activee d' un prix plus eleve a ete egalement importe, principalement 
des Etats-Unis. De petites quantites de bentonite activee sont exportees periodi
quement aux ~tats-Unis. 

VENUES CANADIENNES 

Des gisements de bentonite, disposes souvent en couches epaisses et en massifs 
importants, se trouvent dans les formations du Cretace et du Tertiaire de l' Ouest 
canadien. Les gisements de l' Alberta formes d' une grande quantite de la variete 
gonflante ont suscite le plus d' attention. Les meilleures varietes de bentonite 
gonflante se retrouvent dans les formations Edmonton et Bearpaw du Cretace 
superieur, elles affleurent aux environs de Rosalind, Onoway, Camrose, 
Drumheller, Irvine et Dorothy. 

Au Manitoba., de la bentonite non gonflante se trouve dans la formation 
Vermilion River, et de la bentonite gonflante et semi-gonflante dans la formation 
Riding Mountain, toutes deux du Cretace superieur. Ces deux formations 
affleurent en certains endroits a partir de Morden, dans le sud, jusqu' a Swan 
River, a plus de 200 milles au nord-ouest. 

En Saskatchewan, des gisements de bentonite semi-gonflante se retrou
vent au sein de la formation Ravenscrag du Tertiaire, dans la partie centrale
sud de la province, et des formations Battle et Vermilion River du Cretace 
superieur, dans le sud-ouest et l' est respectivement. En Colombie-Britannique, 
les gisements de bentonite remontent en majeure partie au Tertiaire et se 
retrouvent surtout pres de Princeton, Merritt, Kamloops et Clinton. 

CONSOMMA TION ET USAGES 

La bentonite est employee a de nombreux usages, mais ne represente seulement 
qu' une petite proportion des produits finis. La majeure partie est utilisee 
comme matiere de charge ou comme liant;une petite quantite sert d' absorbant 
et d' adsorbant. Les donnees disponibles sur la consommation de bentonite en 
1964 (y compris la terre a foulon, mais non la bentonite employee dans le domaine 
de la construction) indiquent un total de plus de 160, OOO tonnes courtes, marquant 
une augmentation de plus de 70 p. 100. La plupart des industries ont augmente 
leur consommation. L' industrie du minerai de fer demeure la principale con
sommatrice, bien que le forage des puits en absorbe une assez grande quantite. 
Cette situation se maintiendra probablement et evoluera suivant la propre 
expansion des usines de bouletage. L' Arnaud Pellets de Pointe-Noire (Quebec) 
et la Caland Ore Company Limited de Steep Rock Lake (Ont.) sont entrees en 
production en 1965. D' ici 1968, la capacite totale annuelle de production de 
boulettes au Canada devrait etre portee aux environs de 24 millions de tonnes 
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fortes et les besoins annuels de bentonite atteindront au moins 175, OOO tonnes 
courtes par suite de l' expansion de plusieurs exploitations y compris celle de 
la Carol Pellet Company dont la capacite annuelle de production de boulettes va 
etre portee ii 10 millions de tonnes. 

L' industrie du bouletage et les fonderies utilisent la bentonite gonflante 
comme liant sous haute et normale temperature. Dans le forage de puits, la 
bentonite sert de lubrifiant, agglomere les debris en suspension, aide ii retenir 
les liquides de forage en formant une couche impermeable sur la paroi du trou 
et, dans certaines limites, regle la viscosite des boues de forage. La bentonite 
sert aussi ii plastifier les melanges d' abrasifs, les produits ceramiques et 
refractaires avant la cuisson; l' industrie l' utilise comme matiere de charge 
dans le pa pier, le caoutchouc; elle entre dans la composition des parasiticides, 
des cosmetiques et des medicaments, des savons et produits de recurage; elle 
entre dans le mortier de jointement liquide pour obturer les couches aquireres 
souterraines et impermeabiliser les barrages et les reservoirs. La boue de 
bentonite sert aussi ii combattre les incendies et ii contenir les murs d' exca
vation avant la coulee du beton ou autres materiaux de construction. 

La bentonite activee sert ii la decoloration des huiles vegetales, animales 
et minerales, la clarification des boissons, sirops et autres liquides. Elle est 
aussi employee comme catalyseur dans le raffinage des hydrocarbures liquides. 
Parfois la bentonite naturelle non gonflante est utilisee comme liant. 

PRIX 

Selon la revue OiL Paint and Drug Reporter du 27 decembre 1965, le prix de la 
bentonite aux ttats-Unis, tamisee ii 200 mailles et ensachee, par wagonnee, 
franco depart de la mine, etait de $14 la tonne courte. 

T ARIFS DOUANIERS 

Les tarifs en vigueur en juin 1966 etaient les suivants: 

CANADA 
Argiles, non traitees 

Tarif de 
preference 
britannique 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 
Tarif 

general 

mais broyees . . . . . . . . . . en franchise en franchise en franchise 
Argiles activees 

Servant au raffinage 
du petrole......... . . . . 10% 
Servant ii d' autres 
usages................ 15% 

ETATS-UNIS 
Bentonite, la tonne forte ................. . 
Argiles activees artificiellement ......... . 

10% 

20% 

81 l/4c. 
l/lOc. la livre plus 

12 1/2% ad valorem 

25% 

25% 



124 

Le bismuth 

D. B. Fraser* 

Au Canada, le bismuth est un sous-produit derive de certains minerais de plomb
zinc, de molybdene et de cuivre. La Cominco Ltee (autrefois sous la raison 
sociale The Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited) le 
recupere a son affinerie de Trail (C. -B.) sous forme de metal affine a partir 
de minerai de plomb-zinc. Du bismuth est tire des minerais de molybdene dans 
la region de Val-d'Or dans l'ouest du Quebec et des minerais de cuivre pres de 
Gaspe, dans l'est de la province. De faibles quantites de minerais d'argent
cobalt sont extraits dans la region de Cobalt-Gowganda, dans le nord de 
l'Ontario. 

D'apres les chiffres preliminaires, la production de 1965 a atteint 
475, 076 livres, contre 399, 958 livres en 1964. 

Le Bureau of Mines des Etats-Unis estime qu'en 1964 la production 
mondiale de bismuth s'est elevee a 7, 213, OOO livres. Le Perou a ete le prin
cipal producteur avec 1, 635, 800 livres produites en majorite par la Cerro de 
Pasco Corporation Limited. La production du Mexique a ete estimee a 
1, 058, OOO livres, celle du Japon a 823, OOO livres et celle de la Bolivie a 
573, 200 livres. La production des Etats-Unis n'a pas ete publiee. 

En 1965, la demande de bismuth s'est brusquement elevee par rapport 
a l'annee precedente en raison de !'utilisation croissante de ce produit comme 
catalyseur dans la production des matieres plastiques et comme metal d'alliage. 
Entre 1950 et juillet 1964, le prix du bismuth aux Etats-Unis est reste a $2. 25 
la livre pour passer en juillet 1964 a $2. 35 et arriver' par etapes successives, 
a $4 la livre en 1965. 

SOURCES CANADIENNES 

Colombie-Britannigue 
La majeure partie du bismuth est obtenue d'un concentre de plomb 

extrait de la mine de plomb-zinc Sullivan, propriete de la Cominco a Kimberley. 
Toutefois, d'autres mines, ainsi que les expediteurs habituels ont aussi fourni 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Bismuth: production, commerce et consommation 

PRODUCTION 
Toutes formes* 

Quebec ...................•. 
Colombie-Britannique ....... . 
Ontario •.................... 

Total ...•..•.....•...•....•. 

CONSOMMA TION 
Metal affine 

Alliages fusibles et soudures 
Autres usages**·············· 

Total ••.•.••....•••••..•..... 

1964 

Livres 

185,989 
213,428 

541 

399,958 

32,620 
21,056 

53,676 

$ 

335,712 
480,213 

703 

816,628 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Livres 

272,630 
201,896 

550 

475,076 

23,787 
24,492 

48,279 

Bismuth 

l965p 

$ 

734,558 
747,015 

700 

1,482,273 

*Metal affine a partir de minerais canadiens, plus la quantite de bismuth con
tenu dans les lingots et concentres exportes. **Y compris le metal utilise pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques, des produits chimiques relativement 
purs, d'autres alliages et de la fonte malleable. 
p: preliminaire 

des concentres de plomb. Les lingots de plomb produits par la fonte de ces 
concentres contiennent environ O. 05 p. 100 de bismuth. Les residus provenant 
de la purification des lingots de plomb donnent, apres traitement, un bismuth 
metal d'une purete de 99. 9+ p. 100. Afin de rendre son utilisation pratique dans 
la recherche et dans l'industrie electronique, ce bismuth est traite de nouveau 
pour lui dormer la purete maximum de 99. 9999 p. 100. 

Quebec 
Au cours de l'annee financiere terminee le 30 septembre 1965, la 

Molybdenite Corporation of Canada Limited a traite 253, 811 tonnes de minerai 
et recupere 134, 945 livres de bismuth en lingots de metal non affine, a son usine 
de Lacorne, sise a 23 milles au nord-ouest de Val-d'Or. Le procede comporte 
trois etapes principales. Un concentre en vrac a 8 p. 100 de bismuth est obtenu 
par flottation. En lessivant ce concentre avec de l'acide chlorhydrique, le bis
muth est extrait sous forme d'oxychlorure de bismuth et fondu ensuite aux fours 
a arc electrique. Le resultat de cette operation donne des lingots d'une teneur 
de 96 p. 100 en bismuth contenant de petites quantites de plomb et d'argent, 
ainsi que des traces de cuivre, de fer et d'antimoine. 

95188-10 
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TABLEAU 2 

Bismuth: production, exportations et consommation 1956-1965 
(en livres) 

Production 
(toutes formes) 1 Exportations2 Consommation3 

1956 285,861 135,000 131,000 
1957 319,941 143,000 55,000 
1958 412,792 352,000 39,800 
1959 334,736 300,000 39,700 
1960 423,827 286,000 44,700 
1961 478, 118 389,500 42,600 
1962 425,102 382,182 37,200 
1963 359,125 399,772 47,813 
1964 399,958 300,073 53,676 
l965p 475,076 48,279 

Source: Bureau federal de la statistique. 
1 Metal affine a partir de minerais canadiens, plus la quantite de bismuth contenu 
dans les lingots et concentres exportes. 2Pour 1956 et 1957: metal affine; 1958 
et annees subsequentes: metal affine et semi-affine. 3consommation de metal 
affine declaree. 
p: preliminaire .. : non disponible 

La Preissac Molybdenite Mines Limited, dans laquelle la Molybdenite 
Corporation of Canada a des interets importants, a ouvert en septembre 1965, 
dans le canton de Preissac, a cinq milles environ au nord de Cadillac, une usine 
de traitement de la molybdenite ou, mensuellement, plus de 30, OOO tonnes de 
minerai sont traitees. Le bismuth y est recupere sous forme d'oxychlorure de 
bismuth. A environ trois milles au nord de Cadillac, l'Anglo American Molyb
denite Mining Corporation a ouvert en aoil.t une usine equipee pour traiter jour
nellement 1, OOO tonnes de molybdenite et produire de l' oxych~orure de bismuth. 

La Gaspe Copper Mines, Limited a recupere 28, 763 livres de bismuth 
en lingots de metal non affine, en traitant des poussieres de cheminees provenant 
de la fusion du cuivre a Murdochville. La fermeture au cours du dernier semes
tre de 1965 de !'atelier de recuperation du bismuth a entraine une baisse de pro
duction qui est passee de 58, 073 livres en 1964 a 28, 763 en 1965. 

USAGES 

Le bismuth est utilise comme fusible OU alliage a bas point de fusion dans les 
appareils de protection contre les incendies' dans les fusibles electriques et 
dans les soudures. Plusieurs de ces alliages contiennent 50 p. 100 de bismuth 
ou plus avec comme principaux additifs le cadmium, le plomb et l'etain. La 
propriete de dilatation du bismuth en se solidifiant, propriete qu' il transmet aux 
metaux auxquels il est allie, le fa it entrer dans la fabrication de metal a carac
teres d'imprimerie. Le bismuth est un additif important qui facilite l'usinage 
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des alliages d' aluminium et des fontes et aciers malleables. Le bismuth 
trouve egalement un emploi important dans la composition des produits medi
cinaux et des cosmetiques. 

TABLEAU 3 

Production mondiale de bismuth 
(en livres) 

Perou .............•.......•.•.. 
Mexique ..••..•........••.•..... 
Japon (metal) ................... . 
Bolivie .•••...•••.•......•...••. 
Canada (metal) ..•••..•.........• 
Coree du Sud (minerai) ...••...•.. 
Yougoslavie (metal) ....•......... 
Autres pays ...............•..... 

Total .•..•.......•.............. 

1964 

l,635,800e 
1,058,000e 

823,000e 
573,200e 
399,958 
440,000e 
178,600e 

2,104,442 

7,213,000* 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals 
Yearbook, 1964, et Bureau federal de la statistique 
pour le Canada. 
*Comprend la production des Etats-Unis pour 
laquelle les donnees ne sont pas dispon ibles. 
e: estimatif 

TABLEAU 4 

Consommation de bismuth aux Etats-Unis d'apres les principaux usages 
(en livres) 

Alliages fusibles .•...•.......••....... 
Autres alliages ...................... . 
Produits I?harmaceutiques* ............ . 
Essais .............••.•.............. 
Autres usages ......................•. 

1964 

688,255 
668,659 
756,864 
18,551 
27, 771 

Total . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 160, 100 

1965p 

783,283 
573,844 

1,523,904 
15,275 
35,367 

2,931,673 

Sources: Mineral Industry Surveys du Bureau of Mines des Etats-Unis: 
«Bismuth metal» danslequatriemetrimestrede 1965 pour les donnees de 1964, 
et dans le premier trimestre de 1966 pour les donnees de 1965. 
*Y compris les prodults chimiques industriels et de laboratoire. 
p: preliminaire 

95188-lOi 
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En 1965, !'utilisation du bismuth comme agent catalyseur dans la pro
duction de matieres plastiques a connu un rapide developpement awe Etats-Unis. 
Cette expansion a provoque une forte demande de bismuth en 1965 et il est pro
bable qu'elle se maintiendra en 1966 du fait de la constitution de stocks par les 
nouvelles usines utilisant le bismuth comme catalyseur. Par la suite cette 
demande se stabilisera certainement et reprendra le cours normal de la con
sommation. 

Le tellurure de bismuth, alliage thermo-electrique de bismuth, est 
employe de plus en plus dans la fabrication d'appareils de refrigeration non 
mecaniques. Dans ce genre d'appareils, l'alliage thermo-electrique produit du 
froid lorsque le courant circule dans un sens, et de la chaleur quand il circule 
en sens inverse. 

PRIX 

Les prix de la livre du bismuth au Canada en 1965, fixes par la Cominco Ltee, 
pour des barres d'une purete de 99. 99 p. 100 etaient: 

A la tonne Moins d'une tonne 

En janvier $2.50 $2. 75 
Debut mars 2.95 3.20 
Fin mars 3.20 3.45 
En juillet 4.25 4.50 

Les prix de $4. 25 et $4. 50 sont restes en vigueur durant le reste de l'annee. 

Selon l' E & MJ Metal and Mineral Markets, les prix de la livre du 
bismuth aux Etats-Unis en 1965, par lots d'Une tonne, livre, etaient les suivants: 

En janvier 
5 mars 
18 mars 
23 mars 
1 er juin 
23 juin 

$2.35 
2.75 
2.75-$3.08 
3.00 
3.00- 4.00 
4.00 

TARIFS DOUANIERS 

Les droits de douanes en 1965 etaient les suivants: 

CANADA 
Le bismuth metal entre au Canada en franchise. 

ETATS-UNIS 
Bismuth metal, non ouvre ••••••..••.•... 1. 875% ad valorem 
Alliages de bismuth 

Contenant au moins 30% de plomb au poids 1. 0625c. la livre de plomb contenu 
Autres • • . . • • . . • . • • • . • . • . • • • • • • . . . . • • • 18% ad valorem 

Bismuth metal, ouvre •••••••••.•••••••• 18% ad valorem 
Composes de bismuth • • • . . • • • . • • • • . . • . • • 28% ad valorem 
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Le cadmium 

D.B. FRASER* 

La production du cadmium sous forme de metal affine a partir de minerals OU 

de concentres du pays, compte tenu de celui recuperable dans les minerals et 
les concentres exportes, a ete d' environ deux millions de livres en 1965. La 
production de cadmium affine en 1965, beaucoup plus faible que celle de l' annee 
1964 par suite d'une baisse de la consommation mondiale, a ete de 948, OOO 
livres. 

Le cadmium, associe aux minerals de zinc, se presente surtout a 
11 etat de sulfure profondement melange a la blende, OU sulfure nature! de zinc. 
Il est recupere des concenttes de zinc ou il se trouve en petites quantites. 
Presque tous les minerais de zinc contiennent du cadmium, mais souvent en 
quantites infimes impossibles a extraire. Le pourcentage de cadmium contenu 
dans les concentres de zinc au Canada varie d' insignifiant a 0. 75 p. 100 (15 
livres) par tonne. 

En 1965, deux affineries de zinc du Canada, la Cominco Ltee (autrefois 
la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited), a Trail 
(C. -B.) et la Hudson Bay Mining and Smelting Co. , Limited, a Flin Flon (Man.) 
ont produit du cadmium metal par electrolyse. Une troisi~me affinerie de zinc, 
la Canadian Electrolytic Zinc Limited, a Valleyfield (Quebec), a recupere du 
cadmium sous forme d' eponge; les installations de production de cadmium 
metal ont ete terminees au debut de 1966. 

Les plus importants producteurs de cadmium du monde sont les pays 
qui poss~dent des fonderies de zinc a grande capacite. Les Etats-Unis viennent 
en tMe avec une production annuelle d' environ dix millions de livres. L' URSS 
produit autour de quatre millions de livres et le Canada environ deux millions et 
demi de livres. Le Japon, la Belgique, l' Australie, la Republique du Congo, le 
Perou et le Mexique sont egalement d' importants producteurs. La production 
mondiale en 1965 a atteint environ 27 millions de livres. 

Al' oppose des annees de penurie de 1962 et 1963, la demande de cad
mium sur le marche mondial en 1964 et en 1965 a ete satisfaite. Cinq millions 
de livres de cadmium, prelevees par le gouvernement des Etats-Unis sur ses 
stocks nationaux, ont ete mises en vente en juin 1964, de cette quantite 23,400 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Cadmium: production, exportations et consommation 

PRODUCTION 
Toutes formes 1 

Livres 

1964 

$ 

Colombie-Britannique ....... 1, 864, 255 6, 040, 186 
Quebec ..................•. 236,487 766,218 
Territoires du Nord-Quest .. 
Terre-Neuve ......•....... 
Manitoba ...•........••.... 
Ontario ...........•....... 
Yukon ....•.......••.•....• 
Saskatchewan ............. . 
Nouveau-Brunswick ....•... 

206,818 
187,609 
132,222 
122,734 

22,859 

670,090 
607,853 
428, 399 
397,658 

74,063 

Total. .•.............•..•.. 2, 772, 984 8, 984, 467 

Affine2 .......•.•............ 2, 220, 239 

EXPORTATIONS 
Cadmium metal 

Grande-Bretagne ..•........ 1, 137, 725 3, 726, 684 
Etats-Unis ....•.••........ 441,117 1,327,774 
Inde ...................... 21,141 73,925 
Pologne ..............•..•. 
Autres pays ....•........... 23,696 83,012 

Total. ..................... 1,623,679 5,211,395 

CONSOMMATION (cadmium 
metal)3 

Placage ..............••.•.. 
Soudure ....... , ..........•. 
Autres produits4 , .•.•.....•.. 

Total. ..................... . 

141, 099 
19,914 
17, 115 

178,128 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1965p 

Livres 

534,724 
290,078 
240,000 
218,505 
213,540 
185,000 
152,000 
135,600 
40,000 

2,009,447 

947,755 

839, 237 
442,870 
48,655 
31,120 

2,763 

1,364,645 

135,595 
19,618 
16,345 

171,558 

$ 

1,486,533 
806,417 
667,200 
607,444 
593,641 
514,300 
422,560 
376,968 
111,200 

5,586,263 

2,319,932 
1,125,993 

110, 616 
89,040 

8,050 

3,653,631 

1Production de cadmium affine~ partir de minerais canadiens, plus le cadmium 
contenu dans certains minerais et concentres exportes. 2y compris le metal 
tire de minerals etrangers de plomb et de zinc. 3consommation declaree par 
les consommateurs. 4y compris les produits chimiques, les pigments et les 
alliages autres que les soudures. 
p: preliminaire -: neant 
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TABLEAU 2 

Cadmium: production, exportations et consommation, 1956-1965 
(livres) 

Production Exportations Consommation3 

Toutes formes 1 Affine2 Cadmium metal 

1956 2, 339, 421 1, 932, OOO 1,922,685 206,000 
1957 2,368,130 2,018,000 1,941,680 177,000 
1958 1,756,050 L 634, OOO 1,263,617 170,000 
1959 2,160,363 2,528,000 1, 979, 638 226,000 
1960 2, 357' 497 2, 238, OOO 2,056,333 190,000 
1961 1,357,874 2,234,000 1,901,962 171, OOO 
1962 2,604,973 2,435,000 2,340,289 232,000 
1963 2, 475, 485 2,354,000 1, 939, 110 209,000 
1964 2,772,984 2,220,000 1,623,679 178,000 
1965p 2,009,447 948,000 1,364, 645 172,000 

Source: Bureau federal de la statistique. 
1Production de cadmium affine 1l. partir de minerals canadiens, plus le cadmium 
contenu dans certains minerais et concentres. 2cadmium affine de toutes sor
tes y compris le cadmium tire des concentres importes de plomb et de zinc. 
3consommation declaree par les consommateurs. 
p: preliminaire 

TABLEAU 3 

Production mondiale de cadmium metal 
(en milliers de livres) 

1964 1965e 

Etats-Unis 10,458 9,400 
URSS 3,900 
Canada 2,773 2,009 
Japon 2,231e 2,230 
Belgique 1,850e 
Australie l,045e 1,050 
Autres pays 5,643 

Total 27,900 27,100 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals 
Yearbook, 1964 et Commodity Data Summaries, 
janvier 1966; pour le Canada, Bureau federal de la 
statistique. 
e: estimatif .. : non disponible 
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livres ont ete vendues dans les trois mois. Aucune vente n' a ete faite au cours 
du dernier trimestre de l'annee, ni en 1965. Le prix du producteur aux:Etats
Unis, de $3 la livre au debut de 1965, est descendu 11 $2.40 la livre en juin et 
est demeure stable le reste de l' annee. 

SOURCES CANADIENNES 

Colombie-Britannique 
La plus grande partie du cadmium au Canada provient des mines de la 

Colombie-Britannique, dont la principale source est la mine de zinc-plomb
argent Sullivan, propriete de la Cominco Ltee. 

A Trail, du cadmium affine a ete recupere comme sous-produit des 
fonderies de plomb et de zinc. La production, dont le tonnage avait atteint 945 
tonnes en 1964, est tombee 11 359 tonnes. 

TABLEAU 4 

Principaux producteurs de cadmium de la Colombie-Britannique en 1965 

Societe miniere 

Cominco Ltee 

Aetna Investment Corp
oration Limited 

The Anaconda Company 
(Canada) Ltd. 

Canadian Exploration, 
Limited 

Mastodon-Highland 
Bell Mines Limited 

Reeves MacDonald 
Mines Limited 

Yukon 

Emplacement 
de la mine 

Kimberley (mine Sullivan) 
Salmo (mine H.B.) 
Riondel (mine Bluebell) 
Toby Creek 

(mine Mfueral King) 

Britannia 

Salmo 

Beaverdell 

Remac 

Capacite de 
l'usine (t. c. /j.) 

10,000 
1,200 

700 

500 

4,000 

1,900 

100 

1,200 

La United Keno Hill Mines Limited a recupere du cadmium de minerai 
contenant de l' argent, du plomb et du zinc extrait de sa mine d' Elsa, 11 200 
milles au nord de Whitehorse. Ce mineral a ete traite dans un concentrateur 
d' une capacite de 500 tonnes par jour. 

Territoires du Nord-Quest 
La Pine Point Mines Limited a commence en 1965 la production de 

plomb et de zinc sur la rive sud du Grand lac des Esclaves et a expedie du 
mineral de haute qualite en Colombie-Britannique et aux ttats-Unis. En 
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novembre le concentrateur d' une capacite j9urnalil\re de 5, OOO tonnes a com
mence la production de concentres de zinc et de plomb. 

Saskatchewan et Manitoba 
La Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited de Flin Flon, situee 

sur la ligne frontil\re des deux provinces, a produit 368, 208 livres de cadmium 
metal contre une production de 329, 552 livres en 1964. Trois mines prl\s de 
Flin Flon et deux autres prl\s de Snow Lake, ~ 90 milles ~ l' est de Flin Flon 
sont exploitees par la soci6te qui traite le mineral de cuivre-zinc-plomb dans 
un concentrateur d' une capacite de 6, OOO tonnes situe ~ l' usine de Flin Flon ou 
elle recup~re egalement le cadmium par electrolyse. 

Est du Canada 
La Canadian Electrolytic Zinc Limited de Valleyfield (Quebec) a recu

pere du cadmium sous formed' eponge en traitant du concentre de zinc des dis
tricts du lac Matagami et de Noranda au Quebec, et de Manitouwadge en Ontario. 
L' eponge, ou precipite de cadmium, est obtenue par l' affinage des solutions de 
zinc avant l' electrolyse. L' ensemble des installations servant a la production 
de cadmium metal a ete acheve au cours du premier trimestre de 1966. 

En ce qui concerne le cadmium exporte de l' Est du Canada sous forme 
de concentres de zinc, la teneur en cadmium n' a ete declaree qu' aprl\s paie-
ment. 

2800 

2600 

2400 

2200 CADMIUM AU CANADA 

2000 

1800 

"' 1600 w 

"" ~ 
"' 

1400 
0 

"' 1200 
"" w 
:::; ... 

1000 
~ 

800 

600 

.jOQ 

200 

;·1 
PRODUCTION--..... I \ 

I I 
I I 
I I 

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I : ............ 

,!\ I EXPORTATIONS 
/ \: ""~TAL) 

I 
\ 
I 

I ' 
I \ 
~ I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

__ ,,,,,. ........... ...,,,- ........ _ 



134 

USAGES 

Le cadmium est surtout employe comme protecteur antirouille applique sous 
forme de recouvrement electrolytique, principalement sur l' acier et un peu 
moins sur les alliages ~ base de cuivre. Les re\'tltements de zinc et de cad
mium donnent une protection electrochimique aux metaux moins actifs et sont 
en m~me temps des isolants physiques. En employant les autres produits de 
recouvrement une couche plus epaisse dolt ~tre appliquee pour assurer une 
protection aussi complMe. Le cadmium est prefere au zinc comme protecteur 
car il se repartit plus uniformement sur les pi~ces de formes compliquees; il 
est plus ductile et un peu plus resistant~ la corrosion atmospherique, enfin, 
son depot par unite de courant electrique est plus epais. Le prix eleve du cad
mium favorise l' emploi du zinc. 

La gamme tr~s etendue des articles plaques de cadmium comprend des 
pi~ces et accessoires utilises dans la construction automobile, des appareils 
electriques. des appareils menagers et des a vions. 

La fabrication de pigments vient en seconde position dans l' emploi du 
cadmium. Les sulfures de cadmium donnent des teintes allant du jaune ~ 
l' orange tandis que les sulfoseleniures ajoutent une teinte rose au rouge et au 
marron. Les colorants au cadmium sont apprecles pour leur transparence, 
leur eclat et leur stabilite chimique. Des composes de cadmium entrent aussi 
dans la fabrication de plastiques vinyliques et remplace le phosphore dans les 
lampes de television. 

Le cadmium est egalement utilise en soudure, particuli~rement celui 
du genre cadmium-argent. Les alliages ~bas point de fusion, du type cadmium
etain-plomb-bismuth sont employes depuis longtemps dans les installations de 
gicleurs automatiques, dans les avertisseurs d' incendie et dans la fabrication 
des si~ges de soupapes pour les recipients de gaz ~ haute pression. En raison 
de sa forte tenacite, de sa bonne conductibilite, de sa malleabilite et de sa 
resistance ~ l' usure, le cuivre additionne d' environ 1 p. 100 de cadmium entre 
dans la fabrication des ca.bles de transport aerien et des fils telephoniques. Le 
cadmium entre aussi dans la fabrication des dispositifs de moderation des ele
ments fissiles dans les reacteurs nucleaires. Ajoute ~ l' argent en petites quan
tites, le cadmium durcit ce metal et le rend apte ~la fabrication de l' argenterie. 

Les accumulateurs ~ elements de nickel-cadmium et de cadmium -
argent sont un autre debouche important pour le cadmium. La duree de ce 
typed' accumulateurs est plus longue que celle des accumulateurs ordinaires 
au plomb et ~ l' acide, ils sont moins encombrants et resistent mieux au froid. 
Ces qualites les font employer dans les avions, les satellites artificiels, les 
engins teleguides, le materiel au sol utilise dans les regions polaires et les 
petits appareils transportables comme les rasoirs et brosses ~ dents, les 
perceuses et scies ~ piles. 

PRIX 

Au debut de 1965 le prix du cadmium au Canada, livre ~ Montreal ou ~ Toronto, 
etait de $3. 25 la livre pour des quantites de 5, OOO livres OU plus. Descendu ~ 
$2. 85 au mois de mars il s' est fixe ~ $2. 60 en juin pour le restant de l' annee. 
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Selon l' E & MJ Metal and Mineral Markets, le prix du cadmium awe 
Etats-Unis etait de $3 la livre au debut de 1965 pour des quantites d' une tonne 
et plus. Le 8 mars 1965 ce prix est descendu h $2.65 et h $2.40 le 23 juin, 
pour s' y maintenir jusqu' en fin d' annee. 

TARIFS DOUANIERS 

Les droits de douane au Canada et awe Etats-Unis ont ete les suivants en 1965: 

CANADA 
Cadmium metal, en morceawe, 

en poudre, en lingots, en blocs, 
etc. 

Cadmium en barres, en bou
lettes ou apprtlte 

ETATS-UNIS 
Minerais et concentres de cadmium 
Cadmium metal, non ouvre 
Cadmium metal, ouvre 
Alliages de cadmium 
Poussier de carneawe 

Tarif de 
preference 
britannique 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 15% 

15% 20% 

en franchise 
3. 75c. la livre 
18% ad valorem 
18% ad valorem 
en franchise 

Tarif 
general 

25% 

25% 
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Le calcaire 

D. H. STONEHOUSE* 

La production canadienne de calcaire a tous usages en 1965 a ete estimee a 70 
millions de tonnes. Ces resultats sont comparables aux chiffres definitifs de 
1964. Une diminution sensible dans le volume de calcaire produit a des fins 
diverses a contrebalance la forte augmentation du calcaire servant a la fabri
cation du ciment. Bien que les donnees disponibles n'indiquent aucune augmen
tation par rapport a 1964, la production de 1965 s'est maintenue a un niveau 
tres eleve et represente un gain de 12. 5 p. 100 sur celle de 1963. 

En 1965, a !'exception de la Saskatchewan etde l'fle-du-Prince-Edouard, 
on a exploite des usines dans toutes les provinces; 91 p. 100 du calcaire servant 
a des fins autres que la fabrication du ciment et de la chaux provenaient du 
Quebec et de !'Ontario. La production de ce calcaire en 1965, avec une aug
mentation de 4. 8 p. 100, a ete evaluee a $64, 500, OOO. 

Le commerce du calcaire avec les Etats-Unis augmente continuellement, 
bien que le tonnage total soit tres minime comparativement a !'ensemble de la 
production. Les exportations de calcaire broye et de rebuts ont atteint 
1, 100, OOO tonnes, evaluees a $1, 600, OOO; la plus grande partie de ces expor
tations s'est faite vers les Etats-Unis. Ces derniers ont fourni au Canada 
1, 500, 000 tonnes de pierre broyee et de rebuts, d'une valeur de $3, 500, OOO, 
et 1, 100, 000 tonnes de fondant de calcaire et de pierre calcaire employee 
dans la fabrication du ciment et de la chaux, d'une valeur de $2, 600, OOO. 

Le calcaire exporte provenait des provinces de !'Ontario, de l' Alberta 
et de la Colombie-Britannique, ces deux dernieres ont fourni surtout du calcaire 
de qualite chimique aux regions du nord-ouest des Etats-Unis, tandis que 
!'Ontario a fourni un volume considerable de calcaire de construction. Les pro
duits importes etaient en grande partie destines a l'Ontario afin de repondre aux 
besoins de l'industrie chimique et de la construction. 

Les changements interieurs dans cette industrie vont de modifications 
mineures dans les usines en vue d' en ameliorer le rendement et d' en varier la 
production, jusqu'a la conception et la construction d'usines completes, comme 
!'installation hautement automatisee que la Canada Cement Company a mis en 
service a Brookfield (N. -E.). 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Calcaire: production, commerce et consommation 

1964 l965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
courtes courtes $ 

PRODUCTIONl 
Par province 

Quebec ............... 30,585,457 31,934,376 30,000,000 31,000,000 
Ontario .............. 22,217,344 25,243,229 21,702,838 24,881,665 
Colombie-Britannique . 1,931,718 2,757,787 2,600,438 5,387,309 
Manitoba ............. 1,021,015 1,095,271 710, 525 1,100,475 
Nouveau-Brunswick ... 792,917 877,402 761,808 926,721 
Alberta .............. 128,991 405,784 146,439 445,285 
Terre-Neuve ......... 192,807 351,742 30,036 118, 226 
Nouvelle-Ecosse ...... 149,641 475,137 223,167 701,287 

Total ................ 57,019,890 63,140,728 56,175,251 64,560,960 
1963 1964 

Par categorie 
Calcaire en general2 .. 50,922,301 57,751,631 56,909,844 62,919,534 
Marne ............... 99,095 301,690 110, 0.46 221,194 
Calcaire recristallise . 71, 714 755,889 95,455 891,617 

Total ...•.......•.... 51, 093, 110 58,809,210 57' 115, 340 64,132,345 

Selon l'emploi 
Metallurgie ........... 2,315,546 2,635,770 2,876,659 3,498,967 
Pate et papier ........ 457,412 1,394,360 543,328 1,335,197 
Fabrique de verre ..... 75,031 256,356 75,896 265,439 
Raffinage du sucre .... 81,884 164, 163 63,472 113,692 
Autres usages chimiques 515,734 582,814 367,413 375, 119 
Calcaire pulverise: 

agriculture ......... 1,087,962 3,034,870 1,195,117 3,253,209 
autres usages ....... 424,540 1,133,710 1,199,190 1, 749, 004 

Empierrement des 
routes .............. 26,840,247 26,948,831 28,364,591 28,800,655 

Agregat a beton ....... 10,220,885 10,422,776 15,638,544 15,591, 168 
Blocaille et enrochement 3,009,855 3,000,866 687,808 740,592 
Balla stage ...........• 1,134,907 1,007,019 1,897,360 1, 715, 206 

Construction3 ........ 68,079 2,263,558 67,635 1,357,844 
Autres usages .•...•.. 4,779,314 5,208,228 4,042,877 4,344,636 

Total ..•......•...... 51,021,396 58,053,321 57,019,890 63,140,728 

EXPORTATIONS 
Calcaire bro;y:e et rebuts 

Et.ats-Unis ••......•.. 910,869 1,290,911 1,098,048 1,576.299 
iles-sous-le-Vent et 

fie du Vent .......•.• 25 650 

Total ....•.....•..... 910,869 l, 290, 911 1, 098, 073 1,576,949 



Tableau 1 (fin) 

EXPORTATIONS (fin) 
Pierre brute non 
desi~ee ailleurs 

Etats-Unis ........... 
Jamaique ............ 
Bermudes ........... 
Barbade ............. 
Autres pays .......... 

Total ................ 

IMPORTATIONS 
Pierre concassee 
et rebuts 

Etats-Unis ........... 
Italie ................ 
Portugal ............. 
Belgique et Luxembourg 
Mexique ............. 

Total •............... 

Fondant de calcaire et 
Eierre calcaire em2lo-
J..es dans la fabrication du 
ciment et de la chaux 

Etats-Unis ........... 

CONSOMMATION 
Pour la production du 

ciment ............... 
Pour la production de 

la chaux ............. 
Divers ..•............. 

Total ..............•.. 
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1964 

Tonnes 
courtes 

186,771 

323 

116 

187,210 

1,045,104 
7,222 

142 

1,052,468 

1,269,747 

10,275,353 

2,866,000e 
57,019,890 

70,161,243 

$ 

358,057 

1,275 

11, 011 

370,343 

2,815,868 
115, 207 

3,200 

2,934,275 

1,776,164 

1965 

Tonnes 
courtes 

165,314 
260 

69 
27 

165,670 

1,488,273 
4,796 

284 
61 
25 

1,493,439 

1,138,769 

11, 039, OOOe 

2,822,000e 
56,175,251 

70,036,251 

$ 

401,859 
8,580 
2, 104 

188 

412,731 

3,384,959 
97,973 
7' 242 
1,564 
1,666 

3,493,404 

2,630,244 

Source: Bureau federal de la statistique. 1Envoisdesproducteurs, plus uncer
tain volume utilise par eux. Ne comprend pas le calcaire destine a la fabrication 
de chaux et de ciment, mais comprend la marne utilisee a des fins agricoles. 2y 
compris le calcaire sedimentaire etde faibles quantites de calcaire recristallise 
etcolore. 3y comprislapierredeconstruction, amonuments, d'ornement, de 
dallage etde bordure des trottoirs. 4nepartment of Commerce des Etats-Unis, 
United States Exports ofDomesticandForeignMerchandise(rapportFT 410). 
"Evalue en dollars americains. 
p: preliminaire -: neant e: estimatif 
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REPARTITIONS DES GISEMENTS 

Du calcaire presentant les qualites physiques ou chimiques demandees se trouve 
ii proximite de regions ii population dense OU il est employe dans l'industrie de 
la construction et ii d'autres fins. La plus grande partie du calcaire produit au 
Canada est extraite, traitee et utilisee dans le sud de !'Ontario et du Quebec, 
bien que des gisements soient exploites dans toutes les autres provinces ii 
l' exception de l'lle-du-Prince-Edouard et de la Saskatchewan. Aucun gisement 
favorable et facilement accessible n'est connu dans le nord de !'Ontario ni 
dans l'est de I' Alberta. 

La marne, forme de calcaire meuble, se retrouve dans .toutes les pro
vinces ou elle est exploitee ii des fins agricoles suivant l'endroit et la qualite. 

USAGES 

Le calcaire a des usages nombreux et varies. Ses proprietes physiques, son 
emplacement, son abondance et ses possibilites d' extraction peuvent en faire 
la pierre preferee des industries de la construction dans de nombreuses appli
cations. Les proprietes chimiqt~es du calcaire regissent son emploi dans les 
domaines chimique et metallurgique ainsi que dans la production du ciment et 
de la chaux. 

Plus des trois quarts du calcaire extrait au Canada sont utilises dans 
la construction; il est employe comme agregat ii beton, ii l'empierrement et au 
ballast (voies ferrees), comme blocaille et enrochement, pierre de construction 
et de decoration, terrazzo, stuc, matiere de charge dans les produits de cons
truction et comme produit de base dans la fabrication du ciment et de la chaux. 
Du calcaire a teneur moyenne OU elevee en calcium entre dans la fabrication du 
ciment, qui exige une faible teneur en magnesie. Dans lafabricationdelachaux, 
on utilise du calcium et du calcaire dolomitique. Les proprietes physiques du 
calcaire comme la texture, la durete et la couleur sont des elements importants 
pour d'autres usages dans la construction. 

Le calcaire et la chaux employes dans le domaine de la chimie peuvent 
paraitre ou non dans le produit fini. L'industrie les utilise principalement pour 
la neutralisation des liqueurs acides residuelles, la fabrication de cendre de 
soude ii partir de saumure au chlorure de sodium, !'extraction de l'oxyde d'alu
minium du bauxite; ils entrent dans la production de l'ammoniaque, du carbure 
de calcium, du nitrate de calcium et de l'acide carbonique et dans certains 
produits pharmaceutiques et comme desinfectant; ils servent egalement dans la 
fabrication de teintures, de la rayonne, du papier, du sucre et du verre et dans 
le traitement de l' eau. Du calcaire dolomitique est employe dans la production 
du chlorure de magnesium et autres composes du magnesium. 

En metallurgie, le calcaire employe comme fondant agglomere les 
impuretes du minerai et permet de les separer du metal sous forme de scories. 
La pierre de calcium entre dans le traitement de certains produits au four a 
sole. D'autre part, la pierre de calcium et le calcaire dolomitique servent de 
fondants dans la fabrication de la fonte a partir du minerai de fer traite dans 
les hauts-f ourneaux. 

Le calcaire est tres employe comme matiere de charge et, quand sa 
qualite le permet, comme blanc d'Espagne ou succedane de celui-ci. 11 est 
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alors necessaire de tenir compte de ses proprietes physiques et chimiques 
ainsi que des prescriptions dont les exigences varient suivant l'usage auquel il 
est destine. De fa9on generale, une poudre blanche uniforme qui traverse le 
tamis de 325 mailles satisfait aux exigences. Le blanc d'Espagne entre dans la 
fabrication des produits ceramiques et plastiques, des rev~tements de planchers, 
des insecticides, du papier, du mastic a bois, du caoutchouc, des peintures, et 
sert de matiere de charge dans plusieurs autrefl produits. Dans la fabrication 
du papier-journal, il peut servir a la fois de pigment et de matiere de charge. 

En agriculture, le calcaire est utilise depuis nombre d'annees pour 
amender les sols a~ides et pour augmenter leur teneur en calcium et en ma
gnesium. 11 y aurait lieu d'en utiliser davantage pour maintenir et ameliorer 
l'etat des sols, bien que les efforts constants des ministeres d'agriculture pour 
en encourager l'usage commencent a porter fruit. Le calcaire et la chaux sont 
employes pour stabiliser les sols, surtout dans la construction de routes. 

Le calcaire dolomitique est une source de magnesium metal, que pro
duit la Dominion Magnesium Limited a Haley (Ont.). De son cote, la Steetley 
of Canada Limited grille a mort, a Dundas (Ont.), le calcaire dolomitique 
qu' elle utilise comme matiere refracta ire. Le calcaire brucitique est la 
matiere premiere dont se sert !'Aluminium du Canada, Limitee pour la pro
duction de chaux et de magnesie a Wakefield (Quebec) .. 

PRIX 

Divers facteurs comme la variete, la qualite, le degre de preparation exigee 
par l'offre et la demande dans la region ainsi que le volume des ventes, influent 
sur le prix du calcaire. Les dechets du criblage et les rebuts peuvent se vendre 
50c. la tonne tandis que le succedane du blanc d'Espagne broye peut valoir $13 
ou $14 la tonne. Le prix definitif depend en grande partie des frais de trans
port; ceux-ci rendent peu rentables des calcaires moins coO.teux transportes sur 
de grandes distances. 

TARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 
britannique 

CANADA 
Calcaire broye ou crible 

seulement en franchise 
Pierre a dallage et de 

construction non con-
cassee, sciee ou taillee 

ETATS-UNIS 
Calcaire brut non utilisable 

comme pierre de construction, 
a monuments OU a pavage 

Calcaire brut, broye ou con-
casse, importe en vue de servir 
a la fabrication d'engrais 

10% 

Tarif de la 
nation la plus . 

favorisee 

en franchise 

10% 

20c. la tonne courte 

en franchise 

Tarif 
general 

25% 

20% 
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Le calcium 

W.H. JACKSON* 

La production de calcium metal a divers degres de purete est amplement suffi
sante pour re pond re aux besoins de l' industrie. Au Canada en 1965, elle a ete 
Iegerement superieure a celle de l' annee precedente et a atteint159, 434 livres. 

Ce faible tonnage est dO. a une demande restreinte plutt>t qu' a une carence de 
matieres premieres ou de capacite de production. 

La Dominion Magnesium Limited est le seul producteur de calcium au 
Canada. Elle obtient ce metal a l' aide du m~me equipement utilise pour 
produire le magnesium et selon des procedes similaires. Outre le magnesium, 
principal produit de sa fonderie a Haley (Ont.) , elle produit du thorium, du 
titane, du zirconium et de faibles quant~tes de strontium et de baryum. La 
societe a declare avoir expedie 157, 875 livres de calcium de sa fonderie en 1965, 
contre 138, 358 livres en 1964. 

La Dominion Magnesium produit trois qualites de calcium. Pour obte
nir la qualite commerciale, elle acbete de la chaux en poudre (CaO) de qualite 
tres pure traversant le tamis de 200 mailles qu' elle melange avec de I 'aluminium 
de purete commerciale tamise a 20 mailles pour en faire des briquettes. Ces 
briquettes sont ensuite chargees dans des cornues horizontales faites d' un 
alliage de chrome-nickel-fer. Sous vide et a une temperature d' environ Ll 70° C, 
l' aluminium reduit la chaux. Les bees des cornues, refroidis al 'eau,condensent, 
a la sortie du four, la vapeur de calcium qui s' y depose sous forme d 1 anneaux 
cristallins a la temperature de 680 a 740°C. Pour obtenir du calcium de haute 
purete, on le soumet ensuite a l' affinage. 

La qualite commerciale renferme 98 a 99 p. 100 de calcium, 0. 5 a 
1. 5 p. 100 de magnesium, un maximum de 1 p. 100 d' azote et de 0. 35 p. 100 
d I aluminium. Elle est surtout utilisee pour separer le bismuth du plomb, pour 
desulfurer les aciers et pour produire de l' hydrure de calcium. Le calcium 
extra pur renferme 99. 5 p. 100 de Ca et jusqu' a O. 5 p. 100 de magnesium. Il 
contient0.005p. lOOdefer, 0.025p. lOOd'azoteetO.OlOp. lOOd'aluminium 
sa teneur en mangan~se est particuli~rement tr~s basse, ne depassantpas O. 004 
p. 100. Les impuretes qu' il contient sous forme de nickel, de lithium, de bore, 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Calcium: production et exportations 

Livres 

PRODUCTION, metal* ...... 138, 357 

EXPORTATIONS (metal) 
Etats-Unis ................ . 
Belgique et Luxembourg .... . 
Allemagne occidentale ...... . 
Grande-Bretagne .......... . 
Autres pays ............... . 

55,300 
15,600 
15, 400 

9,600 
34,900 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130, 800 

1964 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Utilise dans les fonderies et exporte. 
p: preliminaire 

$ 

151,694 

57,935 
9,815 

14,000 
13,702 
41,629 

137,081 

TABLEAU 2 

Calcium: production et exportations, 

Production* 
(livres) 

1956 394,900 
1957 221,225 
1958 25,227 
1959 67,429 
1960 134, 801 
1961 99,355 
1962 123, 511 
1963 98,673 
1964 138,357 
1965p 159,434 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1965p 

Livres 

159,434 

75, 7 00 
44,000 
15,400 
10,700 

2,500 

148,300 

1956-1965 

Exportations 
(livres) 

499,300e 
60,500e 
63,700e 
65,lOOe 
74,800e 

110, 700 
124, 100 

92,100 
130,800 
148,300 

*Production de 1956 il 1960 inclusivement; expeditions i1 partir de 1961. 
p: preliminaire e: estimatif 

$ 

152,848 

52, 404 
28,450 
15,060 
18,157 

3, 053 

117, 124 

de sodium et de cadmium sont infinitesimales. Le calcium extra pur est utilise 
couramment comme agent reducteur dans la production d' uranium, de thorium, 
de beryllium et de poudres de zirconium et de titane. La qualite chimique pre
sente une purete tMorique de 99. 9 p. 100 et sert aux travaux d' experimentation 
OU dans les usines pilotes OU du metal pur est necessaire pour la separation des 
elements chimiques et des isotopes. Le gros de la production est expo rte. i1 
l' exception du calcium employe au pays pour la production de thorium et d' al
liages de plomb-calcium. 
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Des autres metaux secondaires produits a l' usine de Haley, le 
baryum sert a faire le vide dans les tubes, le strontium est employe dans les 
laboratoires exigeant un haut degre de purete, le zirconium et le thorium sont 
allies au magnesium, le titane est employe comme catalyseur pour certains 
alliages au nickel et, sous forme de poudre, pour des fusibles. 

La statistique de la production mondiale de calcium par pays n' est 
pas disponible. La Dominion Magnesium est la principale source commerciale 
de calcium; mais ce metal est egalement produit par la Societe Metallurgique 
du Planet, en France, et la Nelco Metals Inc. division de la Charles Pfizer 
Company, aux Etats-Unis, dont le produit sert surtout d' agent de reduction. 
Toutes trois utilisent des methodes de reduction thermique. D' autre part, 
l' American Smelting and Refining Company et l' Union Carbide Metals Company 
aux :Etats-Unis produisent, probablement par la methode d' electrolyse du 
chlorure de calcium, de faibles quantites de calcium non destine a la vente. 

USAGES 

Le calcium peut Mre manipule sans danger al' air mais, etant donne sa reacti
vite et son peu de force, il est difficile de lui trouver des emplois structuraux. 

Le calcium metal est employe surtout comme agent de reduction 
dans la fabrication de l' uranium, du thorium et de leurs composes. n peut 
aussi servir a reduire le chrome, le vanadium, le zirconium, le titane et le 
beryllium. 

Dans la metallurgie des metaux non ferreux, il sert principale
ment a retirer le bismuth du plomb lors de l' affinage au feu et aussi, a titre 
d' additif, dans les alliages au plomb employes dans la fabrication des plaques 
d' accumulateurs. Pour ce dernier usage, est utilise un alliage comparable a 
celui qui contient 9 p. 100 d' antimoine et renfermant seulement 0.1 p. 100 de 
calcium, car il possE'lde une meilleure conductivite, une plus grande resistance 
a la sulfuration et une egale durete. Ces accumulateurs de haute qualite font 
partie de l' equipement regulier des reseaux de communication te!ephonique, 
mais ils ne sont pas encore employes dans les automobiles ou le plomb antimo
nial neuf et recycle sert de base a la fabrication des accumulateurs. De la 
m~me faQon, le calcium est employe comme additif dans les alliages de plomb 
destines a fabriquer les gaines a c!l.ble afin d' en augmenter la resistance. 11 
est utilise aussi pour d' autres alliages, notamment avec l' aluminium et le 
magnesium, ainsi qu' avec l' argent lors de la fabrication des catalyseurs. 

Dans la metallurgie des metaux ferreux, les alliages silicium-calcium 
et silicium-calcium-manganE'lse sont des additifs courants. Ces alliages peu 
cotl.teux sont produits en reduisant une charge de chaux et de silice dans un four 
electrique. Le calcium aide a desoxyder. a desulfurer et a ecumer l' acier 
fondu; il reduit les effets des impuretes non metalliques dans l' acier et rE'lgle la 
grosseur et la repartition des grains de Carbone graphitique dans la fonte. 
L' emploi du calcium metal d' un prix plus eleve est le seul moyen de desulfurer 
sans ajouter d' elements indesirables. Cette methode se pratique de plus en 
plus surtout lorsque l' elimination des impuretes est un facteur important dans 
la production d' acier de qualite pour les coussinets, les outils et les usages a 
halite temperature. 
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Dans les procedes chimiques, le calcium sert ~absorber l 'oxygene, 
l' azote et l' hydro gene lors de la purification de l' argon et autres gaz rares. 
II est employe aussi pour desulfurer les produits du petrole, pour fabriquer des 
produits chimiques de haute qualite et pour separer les isotopes. La fabrication 
d' hydrure de calcium en chauffant le calcium dans une atmosphere d' hydrogene 
~ 750° est un des principaux debouches pour la production mondiale; il est une 
source facile pour la production de gaz hydrogene. La demande varie suivant 
les necessites de la defense nationale. 

PRIX 

Les prix au Canada, cotes par la Dominion Magnesium Ltd. en 1965, franco 
Haley (Ont. ), ont varie entre 85 cents la livre pour la qualite commerciale et 
$3. 50 la livre pour la qualite chimique. 

Les prix de la livre de calcium de qualite commerciale en lots 
d'une tonne aux Etats-Unis, selon l' E & MJ Metal and Mineral Markets, etaient 
les suivants: 

En plaques, etc., jusqu' au 14 juin 
En couronnes, du 19 juin ~ la fin de l' annee 

$2 .. 05 
0.95 

TARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 
britannique 

CANADA 
Calcium metal, pur, en 
morceaux, !ingots, poudre* 
Alliages de calcium metal OU 

calcium metal en tiges' feuilles 
ou tout autre semi-produit 

ETATS-UNIS 
Calcium metal, non ouvre 
Calcium metal, ouvre 

en franchise 

15% 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

15% 
18% 

15% 

20% 

Tar if 
general 

25% 

25% 

*Doit Mre considere comme une categorie ou un genre non produit au Canada, 
sinon les droits relatifs aux semi-produits sont applicables. 
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La chaux 

D. H. STONEHOUSE* 

La production canadienne de chaux en 1965 est restee sensiblement la meme 
qu'en 1964. Les expeditions se sont elevees a un million et demi de tonnes, 
evaluees a $17, 700, OOO. La chaux vive a constitue 82 p. 100 de ce total. 

Les utilisations chimiques et metallurgiques, principalement dans 
l'industrie du fer et de l'acier, ont absorbe la majeure partie de la production 
d~ chaux. Le tonnage employe dans le traitement de !'uranium a encore diminue 
en 1965. L'industrie estime que la production d'uranium demeurera stable 
jusqu'en 1970, annee oil elle devrait connaftre un nouvel essor et par suite 
utilisera beaucoup plus de chaux. 

La production de chaux etant susceptible de varier suivant l'activite 
industrielle, tout changement important dans le volume de production dependra 
des quantites utilisees par les industries de !'uranium, des alcalis etde l'acier. 

PRODUCTION 

Le Canada produit non seulement de la chaux vive a haute teneur en calcium, 
mais egalement de la chaux vive dolomitique et magnesienne et des formes 
hydratees de chacune. La chaux est le produit d'un cal0aire tres pur, dont 
2, 800, OOO tonnes ont ete employees a cette fin en 1964. Le calcaire propre 
a la production de chaux se trouve a proximite des centres de population dans 
toutes les provinces a !'exception de la Saskatchewan et de l'fle-du-Prince
Edouard. 

En 1965, !'Ontario, le Quebec, !'Alberta, le Manitoba, la Colombie
Britannique et le Nouveau-Brunswick ontproduitde la chauxprimaire. L10ntario 
est le principal producteur et, avec le Quebec, a fourni 93 p. 100 de la produc
tion totale. Ainsi qu'il est indique au tableau 3, toutes les provinces mention
nees ont produit de la chaux vive a haute teneur en calcium, seules les usines 
du Manitoba, de !'Ontario et du Nouveau-Brunswick en ont vendu la varrete 
dolomitique. Les usines des producteurs ou leurs societes-meres ont utilise 
la moitie environ de leur propre production. Apres la fermeture de deux 
exploitations, 32 usines, utilisant 112 fours, etaient encore en activite en 1965. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Cbaux: production et commerce 

1964 1965p 

PRODUCTION* 
Par Eroduit 

Cbaux vive ...•...•.. 
Cbaux hydraMe ...... 

Total. .............. 

Par Erovince 
Ontario ............. 
Quebec .........•... 
Alberta ............. 
Manitoba ........... 
Nouveau-Brunswick .. 

Total. .............. 

IMPORTATIONS 
Cbaux vive et hydratee 

> 
Etats-Unis .......•.. 
Grande-Bretagne .... 
France ............. 

Total ••.••.....•.•.. 

EXPORTATIONS 
Cbaux vive et hydratee 

> 
Etats-Unis ...•...... 
Guyane britannique .. 
Bermudes ..•...•... 
Autres pays ......... 

Total. .............. 

Tonnes 
courtes 

1,249,394 
291,333 

1,540,727 

1,049,798 
369,054 

59,706 
57,196 

4,973 

1,540,727 

20,551 
152 

88 

20, 791 

102,725 
2,500 

70 
48 

106,343 

$ 

15,019,966 
4,388,738 

19,408,704 

13,127,550 
4,122,665 
1,115,551 

916,693 
126,245 

19,408,704 

475,750 
2,163 
2,316 

480,229 

1,170,707 
33,414 

2,135 
1,962 

1,208,218 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Tonnes 
courtes 

1,243,301 
273,682 

1,516,983 

1,054,422 
350,634 

57,632 
50,472 
3,823 

1,516,983 

25,143 
124 
67 

25,334 

238,318 
780 
115 
121 

239,334 

$ 

17,730,045 

11,876,403 
3,862, 115 
1, 065, 188 

817,285 
109,054 

17,730,045 

529, 411 
2,443 
5,143 

536,997 

2,660,268 
6,999 
2,250 
2,970 

2,672,487 

*Expeditions et consommation des producteurs. En 1964, 997, 632 tonnes ont 
ete expediees et 543, 095 tonnes employees aux usines productrices. 
p: preliminaire 



TABLEAU 2 

Chaux: capacite de production tMorique*, 1958-1965 

Capacite Capacite 
tMorique theorique 

Nombre approx!- d'une usine 
d'usines en Nombre mative moyenne 

activite* de fours* (tonnes/jour) ( tonnes/jour) 

1958 38 150 7,400 195 
1959 38 155 7,680 202 
1960 35 145 8,010 229 
1961 35 125 7,825 224 
1962 36 126 8,120 226 
1963 34 117 7, 830 230 
1964 34 116 7, 845 231 
1965 32 112 7, 630 238 

*Alafinde chaque annee a !'exclusion des usines separees d'hydratation. 
**Environ 340 jours d'activite par an. 
p: preliminaire 

Capacite 
theorique 
d'un four 

moyen 
(tonnes/jour) 

49 
50 
55 
63 
64 
67 
68 
68 

Production 
par rapport 

Production a la capacite 
(tonnes) en%** 

1,596,422 63 
1,685,725 64 ..... 

""' 1,529,568 56 ""' 
1,415,290 53 
1,424,459 52 
1,450,731 55 
1,540,727 58 
l,516,983p 58p 

0 
g' 
~ 
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Depuis 1958, le nombre des usines en operation a diminue, la capacite des 
installations a fluctue pour garder finalement une legere augmentation, tandis 
que la capacite theorique moyenne des installations et des fours s'est accrue 
sensiblement. 
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Un tonnage non connu mais important de chaux secondai.re a ete recu
pere d'operations chimiques, provenant surtout de la preparation des p~tes a 
papier. Les installations chimiques ont a I' occasion produit de la chaux pri
maire a partir du ·calcaire. 

L'ensemble des exportations en 1965, avec un total de 239,334 tonnes, 
a augmente de 125 p. 100, dont 238,318 ont ete exped!ees aux Etats-Unis. Pour 
la meme periode, les importations canadiennes se sont accrues de 22 p. 100 
et ont atteint 25, 334 tonnes, dont 25, 143 tonnes provenaient des Etats-Unis . 

. TABLEAU 3 

Producteurs de chaux en 1965 

Norn de la societe 

Nouveau-Brunswick 
Snowflake Lime Limited 

Quebec 
Aluminium du Canada, Limitee 
Bousquet, Adrien 
Dominion Lime Ltd. 

Emplacement 
de l'usine 

Saint-Jean 

Wakefield 
St-Dominique 
Lime Ridge 

Variete de 
chaux vive 

Riche en calcium 
et dolomitique* 

Magnesienne* 
Riche en calcium 

" * 



Tableau 3 (fin) 

Norn de la societe 

Domtar Chemicals Limited 
Lamothe, N. 
Raffinerie de sucre de Quebec 
Shawinigan Chemicals Limited 

Ontario 
Bonnechere Lime Limited 
Brunner Mond Canada, Limited 
Canada and Dominion Sugar 

Company Limited 
Canadian Gypsum Company, 

Limtted 
Carleton Lime Products Co. 
Chemical Lime Limited 
Cyanamid of Canada Limited 

Dominion Magnesium Limited 
Domtar Chemicals Limited 

Rockwood Lime Company Limited 
The Algoma Steel Corporation, 

Limited 

Manitoba 
B. A. C. M. Limited 
The Manitoba Sugar Company, 

Limited 
Selkirk Silica Co. Ltd.** 

Alberta 
Canadian Sugar Factories Limited 

Loder's Lime (Company) Limited 
Summit Lime Works Limited 

Colombie-Britannigue 
Crown Zellerback Canada Limited 

Domtar Chemicals Limited 
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Emplacement 
de l'usine 

Joliette 
Pont-Rouge 
St-Hilaire 
Shawinigan 

Tp. Grattan 
Tp. Anderson 

Chatham 

Tp. Guelph 
Carleton Place 
Beachville 
Niagara Falls 
Ingersoll 
Haley 
Hespeler 
Beachville 
Rockwood 

Sault-Sainte-Marie 

Inwood 

Fort Garry 
Spear hill 
Stonewall 

Raymond 
Picture Butte 
Taber 
Kananaskis 
Crowsnest 

Ocean Falls 
Campbell River 
Granville Island 

Chaux 

Variete de 
chaux vive 

Riche en calcium* 
II 

II 

" 

II 

II 

II 

Dolomitique* 
Riche en calcium 

II 

II 

II 

Dolomitique 
II * 

Riche en calcium* 
Dolomitique* 

Riche en calcium 

Dolomltique* 

Riche en calcium 
II 

Dolomitique 

Riche en calcium 
II 

" 
II 

II 

II 

II 

II 

* 
* 

*La societe produit aussi les varietes hydratees. **Autrefois, The Winnipeg 
Supply and Fuel Company, Limited. 

95188-11 
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CONSOMMATION ET USAGES 

La chaux est relativement peu coftteuse et sert a de nombreux usages comme 
alcali et produit chimique; elle est done utilisee par beaucoup d'industries. 
Les consommateurs de chaux comprennent cinq groupes principaux: l'industrie 
chimique et metallurgique, le batiment, !'agriculture, la stabilisation des sols 
dans la construction routiere et autres industries mentionnees au tableau 4. 

L'industrie chimique et metallurgique utilise de loin le plus gros ton
nage de chaux, ayant en 1964 consomme 87 p. 100 de la production totale. La 
majeure partie de la chaux a ete utilisee par les industries productrices elles-

TABLEAU 4 

Consommation de chaux 
(expeditions des producteurs suivant l'usage) 

1963 1964 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

Chimie et metallurgie 
Siderurgie s .................. 221, 360 2, 611, 775 282,010 3,311, 229 
u sines de pates a pa pier ...... 201,156 2,502,224 190,870 2,344,978 
U sines d'uranium .•......•... 98,862 1,155,871 47,075 552,575 
Fonderies (metaux non ferreux) 61,126 488,640 103,123 790,834 
Raffineries de sucre ......... 35,255 518,155 46,686 694,197 
U sines de cyanuration et 

de flottation .....•... ; ...... 25,523 321,500 18, 843 279,792 
Verreries .....•......•...... 3,209 28,604 4,342 41,218 
Fabriques d' engrais chimiques 3,430 37,004 14,090 150,213 
Tanneries .......•.•...•...•• 5,012 69,928 4,030 62, 238 
Insecticides, fongicides ...••.. 1,097 21,450 
Traitement de l' eau et 

des eaux-vannes ....•....•.. 15,041 255, 537 
Autres industries ......••..•• 605,312 7,416,781 622, 067 7,478,407 

Industrie du batiment 
Chaux de finition ...•...•..•.. 78,255 1,807,233 83,556 2,008,185 
Chaux de mar;onnage ••...•...• 37,742 596,156 30,875 522,539 
Brique silico-calcaire ....••.. 26,749 313,002 31,219 355,892 

Agriculture •..........•..... 8,495 103,057 16,939 203,090 
Stabilisation des routes ....... 5,061 84,702 
Autres emplois .••........... 38,148 512,840 24,900 273,078 

Total •••...•..•...•..•...... 1,450,731 18,504,220 1,540,727 19,408,704 

Source: Bureau federal de la statistique. 
... non disponible 
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memes, y compris une bonne part des 622, 067 tonnes destinees awe "autres 
industries" et employees principalement dans la fabrication de carbure de cal
cium, de carbonate de sodium et de chlorure de calcium par trois usines de 
!'Ontario et du Quebec. En outre, une partie de la chau.x utilisee par les usines 
siderurgiques et de pdtes a papier a ete produite sur place. L'industrie side
rurgique utilise la chau.x comme fondant durant les operations de fonderie et 
pour neutraliser les liqueurs de Tebu:ts. Dans la production de pdtes a pa pier, 
la chau.x est employee dans la preparation des liquides dissolvants utilises par 
les procedes au sulfite et a la soude. Dans la recuperation de !'uranium, la 
chaux sert a regler la concentration en ions d'hydrogene et a neutraliser les 
boues de rebuts. La chaux sert de fondant dans les fonderies de metau.x non 
ferreu.x et regle l'alcalinite lors de la flottation et de la cyanuration des mine
rau.x. Elle precipite les impuretes des sucrates dans la production du sucre de 
bettraves et sert de fondant et de source de calcium dans la fabrication du 
verre. Elle est employee egalement dans la production et comme composant 
de certains engrais, le tannage du cuir et la fabrication de divers produits 
comme le .carbonate de calcium, l'hydtate de calcium, les insecticides, les 
fongicides, les pigments, les colles et !'acetylene et dans la recuperation de la 
magnesie obtenue de l'eau de mer. 

Un peu moins de 10 p. 100 de la production canadienne de chau.x sont 
utilises par l'industrie du bdtiment oil elle entre dans la preparation du pldtre, 
du mortier, de la pierre artificielle, de la brique et du beton. Le tonnage actuel 
de la chau.x employe en agriculture comme regulateur du sol ne correspond pas 
au besoin que requiert les terres de cet element; toutefois, l'emploi de la chaux 
dans ce domaine ne cesse d' augmenter et, en 1964, le tonnage est passe de 
8, 495 a 16, 939. Le volume de chau.x utilise pour la stabilisation des sols dans 
la construction routiere est suffisamment important pour etre inscrit separe
ment puisqu'il a atteint 5, 061 tonnes en 1964. 

La rubrique "autres emplois" du tableau 4 comprend la chau.x utilisee 
dans le mortier pre-gdche, au revetement d'asphalte des routes et autres, et 
au traitement de l' eau. 

PRIX 

La chaux vive se vend en gros morceaux et en cailloutis, a l'etat broye ou 
pulverise, et expediee en vrac ou en sacs. La chaux hydratee est normalement 
expediee en sacs. Les prix varient d'apres le genre de produit, le mode d' ex
pedition, le tonnage et suivant l'offre et la demande. En 1964, la chau.x vive se 
vendait, prise a l'usine, $12. 02 la tonne en moyenne, et la chaux hydratee, 
$15. 06. 

95188-11~ 
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Le chrome 

V.B. SCHNEIDER* 

Le tonnage de chrome contenu dans le minerai de chrome (chromite) importe en 
1965 a connu une augmentation de 14, 710 tonnes sur celui de 1964 et s'est eleve 
a 35, 408 tonnes d'une valeur de deux millions et demi de dollars. La compa
raison en volume des importations en 1965 avec celles des annees precedentes 
est impossible a effectuer, le Bureau federal de la statistique ayant publie, pour 
la premiere fois en 1964, le poids du chrome conten~ dans la chromite importee 
au lieu du poids brut. Toutefois, les importations de chromite en 1964 dont le 
tonnage en poids brut a atteint 111, 453 tonnes ont ete les plus elevees depuis 
1957. Les importations de ferrochrome en 1965,de 4, 854 tonnes plus elevees 
qu'en 1964, ont ete de 15, 336 tonnes, tandis que 205 tonnes seulement d'une 
valeur de $35, 461, etaient exportees en majorite vers la Grande-Bretagne. 

La vive concurrence imposee a l'industrie des ferro-alliages et la 
necessite d' importer approximativement deux tonnes de chromite pour obtenir 
une tonne de ferrochrome, font que ce metal produit au Canada peut diffici
lement entrer en competition avec les materiaux importes. 

Tout recemment, les pays producteurs de chromite ne produisaient pas 
de ferrochrome ni autres additifs au chrome. La Russie fait exception, mais 
elle n'a jamais exporte de ces produits en Amerique du Nord et seulement par 
intermittence en Europe occidentale. Neanmoins, la Rhodesie et la Republique 
de l' Afrique du Sud sont en vole de se creer une importante industrie d'additifs 
au chrome orientee vers l' exportation. Les progres technologiques ont perm is 
a la Republique de l' Afrique du Sud de produire du ferrochrome a basse teneur 
en carbone a partir de ses vastes sources de chromite a bon marche et de 
qualite chimique du Transvaal. Si les producteurs sud-africains parviennent a 
reduire leur cout de production il leur sera sans doute possible de vendre du 
ferrochrome a basse teneur en Carbone a Uil prix Concurrentiel a Celui du 
chrome de charge employe dans la fusion electrique de l'acier inoxydable et 
autres aciers au chrome. Pour certains types d'acier inoxydable, le chrome de 
charge et le ferrochrome a basse teneur en carbone, peuvent Hre employes 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Chrome: commerce et consommation 

IMPORTATIONS 
Chrome, minerais et concentres 

Etats-Unis ................... . 
Philippines ................... . 
Rhodesie ..................... . 
Republique de l' Afrique du Sud .. 
Chypre ...................... . 
A utres pays .................. . 

Tonnes 
courtes 

8,824 
6,542 
4, 711 

499 

218 

1964 

$ 

817,449 
483,055 
248,322 

19,175 

19,484 

Tonnes 
courtes 

11,442 
10,645 
7,973 
3,020 
1,898 

430 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 794 1,587,485 35,408 

Acide chromigue ( trioxyde de 
chrome) 
Grande-Bretagne ............. . 
Etats-Unis ................... . 
Australie .................... . 
Allemagne occidentale ......... . 

238 
692 
57 
16 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 003 

Sulfates de chrome, chrome 
basigue et chrome pour 
tannage 
Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 853 
Grande-Bretagne............... 128 
Allemagne occidentale. . . . . . . . . . 28 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 009 

Chrome employe dans la teinture 
Etats-Unis ................... . 
Grande-Bretagne ............. . 
Allemagne occidentale ......... . 
Suisse ....................... . 
Autres pays .................. . 

Total ........................ . 

51 
28 
54 
35 
20 

188 

154,528 
418,945 

28,514 
8,754 

610,741 

391, 008 
26, 717 

4,897 

422,622 

102,658 
52,412 

100,625 
70,106 
40,913 

366, 714 

660 
607 

42 
15 

1,324 

1,143 
246 

2 

l,391 

82 
70 
41 
10 
12 

215 

Chrome 

l965p 

$ 

895,123 
835,582 
452, 812 
115, 848 
147,477 
53,000 

2,499,842 

426,023 
371, 343 

28,934 
8,476 

834, 776 

258,452 
50,007 

516 

308,975 

158,557 
109,673 
90,726 
28,100 
24,983 

412,039 



Tableau 1 (fin) 

IMPORTATIONS (fin) 
Ferrochrome 

Republique de l'Afrique du Sud ... 
Etats-Unis .................... 
France ....................... 
URSS ......................... 
Rhodesie ..................... 
Norvege ....................... 
Autres pays ................... 

Total ......................... 

EXPORTATIONS 
Ferrochrome 

Grande-Bretagne ............... ,,. 
Etats-Unis .................... 
Autres pays ................... 

Total ............•............ 

CONSOMMA TION 
Chromite ....................... 
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Tonnes 
courtes 

1,746 
4,573 

3,126 
921 
116 

10,482 

120 

52 

172 

57,734 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire neant 

1964 

$ 

371, 922 
1,201,783 

935,948 
206,484 
32,809 

2,748,946 

29, 011 

3,588 

32,599 

Tonnes 
courtes 

5,601 
4,886 
1,695 
1,344 
1, 275 

414 
121 

15,336 

118 
79 

8 

205 

69,105 

l965p 

$ 

1,303,615 
1,511,656 

550,926 
391, 955 
365,138 

75,304 
34,723 

4,233,317 

25,049 
8,144 
2,268 

35, 461 

indifferemment, car l'exces de carbone existant dans le chrome de charge peut 
etre expulse par four electrique. Toutefois, la quantite expulsee au four est 
limitee, aussi, a mesure que les exigences techniques deviennent plus rigou
reuses, le ferrochrome a basse teneur en Carbone est prefere. 

Le seul minerai de chrome (Cr) ayant une importance commerciale est 
la chromite (FeO. Cr203) dont la teneur theorique est de 68 P· 100 en oxyde 
chromique (Cr203). Les minerais de chromite sont fondamentalement une com
binaison d'oxydes de chrome et de fer contenant un pourcentage variable d'alumine 
et de magnesie en tant qu'impuretes. Ils contiennent rarement plus de 50 p. 100 
de Cr203. 

Le Canada ne possede pas de gftes connus de minerai de chrome de 
qualite commerciale. De 1940 a 1950 un peu de chromite a ete extraite dans la 
province de Quebec; la plus forte production, enregistree en 1943, s'est elevee 
a 29, 595 tonnes. Les gftes de Bird River dans la region de Lac-du-Bonnet au 
sud-est du Manitoba sont vastes, mais de faible qualite, car ils contiennent environ 
26 P· 100 d'oxyde chromique et 12 p. 100 de fer, le rapport du chrome au fer 
etant d'environ 1. 41 a 1. 



155 

TABLEAU 2 

Chrome: commerce et consommation, 1956-1965 

(tonnes courtes) 

Chrome 

Importations Exportations Consommation 

Chromitel Ferrochrome2 Ferrochrome Chromite Ferrochrome 

1956 64,965 
1957 111, 453 
1958 38,136 
1959 48,678 
1960 59,023 
1961 71, 268 
1962 71, 969 
1963 49,654 
1964 20,794 10,482 
1965p 35,408 15,336 

Source: Bureau federal de la statistique. 

9,897 
10,332 
10,460 
7' 514 
4, 611 
1,642 
6,602 
2,910 

172 
205 

69,835 
70, 971 
36,297 
58,532 
54,331 
52,134 
70,342 
56,016 
57,734 
69, 105 

7' 091 
7,000 
4, 714 
8,150 
8,827 
8,046 
9,452 
9,662 

11, 212 
12,903 

lpoids brut jusqu'en 1963, teneur en chrome a partir de 1964. 2Aucune donnee 
avant 1964. 
p: preliminaire 

TABLEAU 3 

Production mondiale des minerais de chrome, 1963-1965 
(en milliers de tonnes courtes) 

1963 1964 

URSS ........................... l,355e l,435e 
Republique de I' Afrique du Sud .... 873 936 
Philippines .......•..•........... 506 516 
Rhodesie du Sud ................. 412 493 
Turquie ......................... 313 455 
Albanie ......................... 323 342e 
Iran ............................ llOe 128e 
Yougoslavie ..................... 103 97 
Autres pays ..................... 360 318 

Total ........................... 4,355 4,720 

l965p 

1,500 
1,038 

500 
600 
635 

5,000 

Sources: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1964; Bureau of 
Mines des Etats-Unis, Commodity Data Summaries, janvier 1966; ministere des 
Mines, Republique de l'Afrique du Sud, Minerals, octobre a decembre 1965; et 
rapports de l'industrie. 
e: estimatif .. : non disponible 



TABLEAU 4 

Composition des minerais de chrome 

Pourcentage 

Pays et type Cr203 Fe, total Al203 MgO Cao Si02 
Rapport du 

chrome au fer 

Rhodesie 
(Selukwe) 

Metallurgique 47.00 9.34 12.64 15.50 1. 80 5.70 3. 4:1 
Refractaire 42.6 12.2 13.80 15.80 . 32 8.60 2. 4:1 

(Dyke) 
Refractaire 50. 70 12.75 13.00 13.20 . 75 4.33 2. 7:1 
Metallurgique 48.50 14.2 11. 50 13.40 . 08 5.6 2. 4:1 

Russie ,_. 
Cl 

Metallurgique 53.90 9.80 9.60 13.30 1. 1 5.80 3. 76:1 Cl'> 

Refractaire 39.10 10.90 17.4 16. 10 .7 9.4 2. 5:1 

Turguie 
Metallurgique 48.30 10.95 13.00 16.84 . 95 5.07 3. 01:1 
Refractaire 37.00 11. 80 24.34 17.73 . 22 4.33 2. 36:1 

Re2ublig,ue de l' Afrique du Sud 
Chimique 44.50 19. 20 15.02 10.04 . 31 3.86 1.57:1 

Philippines 
(Masinlac) 

Refractaire 33.35 10.30 28.23 18.56 . 45 4.58 2. 2:1 

Source: E & MJ Metal and Mineral Markets, Market Guide - Chrome, 30 mai 1966. 
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Le tableau 4 donne quelques compositions types des minerais de chro
mite de qualite commerciale. 

Les principaux consommateurs de chromite au Canada comprennent: 
l'Union Carbide Canada Limited, Division des metaux et du carbone, produc
trice de ferrochrome a haute teneur en carbone et de ferrochrome au silicium a 
Welland (Ont.); la Canadian Refractories Limited, situee a Marelan (Quebec), a 
environ 50 milles a l'ouest de Montreal; et la General Refractories Company of 
Canada Limited, a Smithville (Ont.). 

Les principaux fournisseurs canadiens d'additifs au chrome sont: 
l'Union Carbide Canada Limited, la Chromium Mining & Smelting Corporation, 
Limited, la Philipp Brothers (Canada) Ltd. , la Derby Metals & Minerals Limited, 
la Metallurg (Canada) Ltd. , la Continental Ore Co. (Canada) Limited et 
I' Engelhard Industries of Canada Limited. 

PRODUCTION MONDIALE ET COMMERCE 

Les rapports preliminaires indiquent une production mondiale de chromite de 
cinq millions de tonnes en 1965, en comparaison d'environ 4, 700, OOO tonnes 
produites en 1964. La Russie, la Republique de l' Afrique du Sud, la Rhodesie, 
les Philippines et la Turquie fournissent environ 85 p. 100 des besoins mondiaux 
en chromite. Vers la fin de 1965, une penurie de chromite a commence a se 
faire sentir, surtout en Amerique du Nord; elle a ete attribuee a la production 
croissante d'acier inoxydable et a l'epuisement des reserves constituees par les 
consommateurs durant les quelques annees qui ont precede et suivi 1960. Cette 
penurie s'accentuera probablement en 1966 par suite de l'embargo applique sur 
la chromite en provenance de la Rhodesie. 

Le ministere des Mines de la Republique de l'Afrique du Sud a publie, 
dans sa revue Minerals ( octobre a decembre 1965), que la production de chromite 
de ce pays est passee de 936, 468 tonnes en 1964 a l, 038, 498 tonnes en 1965 et 
que les exportations egalement en augmentation sur 1964 ont atteint 772, 960 
tonnes d'une valeur de 6 millions de Rands (9 millions de dollars). Les donnees 
statistiques sur les exportations de ferrochrome de l' Afrique du Sud n'ont pas 
ete publiees, mais on croit qu'elles ont ete plus elevees qu'au cours des annees 
precedentes. Les ventes de chromite a l'interieur de la Republique en 1965 se 
sont elevees de 60 p. 100 sur celles de 1964 et ont atteint 203, 628 tonnes 

Les 11:tats-Unis demeurent le plus grand importateur et consommateur 
de chromite. Selon le Bureau of Mines des Etats-Unis, dans sa publication 
Mineral Industry Surveys, Chromite in January 1966, en date du 31 mars 1966, 
les Etats-Unis ont importe l, 518, 337 tonnes de chromite en 1965. Leur consom
mation, la plus forte depuis 1957, s'est elevee a 1,581,831 tonnes. L'industrie 
metallurgique demeure la plus grande consommatrice de ce mineral avec 57 p. 
100 du total, suivie avec 29 p. 100 par l'industrie des produits refractaires, et 
par l'industrie chimique avec 14 p. 100. Le fournisseur principal des Etats
Unis en chromite est restee la Republique de l' Afrique du Sud, suivie par la 
Rhodesie du Sud, les Philippines et l'URSS. 

Les sources de minerai de chrome n 1 ont ete completement explorees que 
dans quelques pays seulement, les estimations des reserves mondiales ne peuvent 
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done etre qu'approximatives. Certains pays parmi les principaux producteurs 
n'ont publie aucune donnee statistique sur leurs reserves. En 1965, leministere 
des Mines de la Rhodesie du Sud a estime les reserves de ce pays a plus de 600 
millions de tonnes dont 300 millions etaient de qualite metallurgique. D'apres 
de recents releves, les reserves de minerais de chrome de l' Afrique du Sud* 
seraient de l'ordre de deux milliards de tonnes. L'URSS, l'Albanie, la Turquie, 
les Philippines et l'Iran sont connus pour avoir de vastes gisements de chromite 
de qualite commerciale. 

USAGES 

La chromite utilisee par l'industrie est classee en trois categories: metallur
gique, refractaire et chimique. Ces categories sont etablies d'apres les pro
prietes physiques et chimiques du minerai, mais les progres technologiques per
mettent de plus en plus de les interchanger. 

Chromite de qualite metallurgique 
La chromite de qualite metallurgique dolt contenir entre 45 et 50 p. 100 

de Cr203 et le rapport chrome-fer doit ~tre d'au moins 2. 8 a 1. Fondue au 
four electrique, la chromite entre dans la fabrication des alliages de ferro
chrome qui, a leur tour, servent a produire des aciers allies. Les fabricants 
d'additifs exothermiques au chrome peuvent utiliser des minerais de chrome ne 
possedant pas toujours les caracteristiques rigoureuses indiquees ici. 

Les diverses varietes de ferrochrome fabriquees par l'industrie se 
distinguent par leur teneur en carbone et en silice. Les ferrochromes, dont la 
faible teneur en carbone varie entre 0. 02 et un maximum de 2 p. 100, servent 
a produire des aciers inoxydables et des aciers refractaires. Les ferrochromes 
a forte teneur en Carbone, variant entre 4 et 9 P· 100 servent a la production 
d'autres aciers chromes et de fontes d'alliages. Le chrome augmente conside
rablement la resistance a la corrosion des aciers et des fontes et rend les fontes 
plus dures et plus resistantes. 

Le chrome metal entre dans la composition d'alliages susceptibles de 
resister aux temperatures elevees et a la corrosion, ainsi que dans les alliages 
de chrome-bronze; il entre egalement dans les alliages utilises pour durcir les 
surfaces, dans les pointes d'electrodes de soudure, certains electrodes d'alu
minium de grande resistance et des alliages durcissants a base d'aluminium 
employes par les fabricants et fondeurs pour divers alliages. Les alliages 
refractaires contiennent de 13. 5 a 27 p. 100 de chrome en plus de quantites va
riables de cobalt, de colombium, de nickel, de tungstene, de molybdene, de 
manganese, de titane et de vanadium. Ces alliages entrent principalement dans 
la fabrication des pieces de missiles soumises a de fortes contraintes, dans les 
turbines a gaz et a vapeur, les pales de compresseurs et tuyaux d'echappement 
de moteurs a reaction. 

*Republique de l' Afrique du Sud, National Resources Development Council: 
Investigation Reports on the processing of certain Minerals in the Republic of 
South Africa and in West Africa, volume IV. 
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Chromite de gualite refractaire 
Les prescriptions techniques de la chromite de qualite refractaire ne 

sont pas aussi rigoureuses que celles de la chromite de qualite metallurgique. 
Toutefois, pour obtenir des briques de meilleure qualite, la constitution mine
ralogique est d'une grande importance. La teneur en silice devant etre neces
sairement aussi basse que possible et les qualites refractaires inversement 
proportionnelles a la teneur en fer, le pourcentage d'oxyde chromique et d'alu
mine ne doit pas etre inferieur a 57 p. 100 et la teneur en fer et en silice supe
rieure a 10 et 5 p. 100 respectivement. Le minerai doit etre dur et en fragments 
plus gros que le tamis de 10 mailles. Les fines conviennent a la production de 
ciment a briques et de briques de chrome-magnesite. La chromite de qualite 
refractaire est tres employee a la fabrication de briques utilisees comme reve
tement interieur des fours. D'autres produits refractaires a base de chrome 
servent a la reparation des revetements et constituent le pise qui forme le fond 
des fours. 

Chromite de gualite chimigue 
Les prescriptions relatives a la chromite de qualite chimique ne sont 

pas aussi rigoureuses que celles appliquees aux qualites metallurgique et rMrac
taire. Le minerai normalement employe a des fins chimiques contient un mini
mum de 45 p. 100 de Cr203 et la teneur en fer n'est pas un probleme sous 
reserve qu'elle n'excede pas uncertain pourcentage. Les minerais ne doivent 
pas contenir plus de 15 p. 100 d'oxyde d'aluminium (Al203) et plus de 20 p. 100 
d'oxyde de fer (FeO), ou moins de 8 p. 100 de bioxyde de silicium (Si02)· La 
teneur en soufre doit etre faible. Le rapport chrome-fer est ordinairement 
d'environ 1. 6 a 1. Les fines sont prMerees, car le minerai doit etre broye au 
cours de la transformation en chromate et en bichromate de sodium et de potas
sium. 

Le bichromate de sodium et ses derives servent de pigments dans les 
peintures et les teintures, de mordants et de substance hydrofuge dans l'industrie 
textile. Ils sont utilises egalement dans le traitement de la surface des metaux 
et comme source de chrome electrolytique. 

Le chromage pratique sur une grande echelle donne a divers objets un 
fini brillant et durable. Certains articles, comme les matrices, les calibres et 
les poinc;ons sont recouverts d'une couche de chrome plus epaisse afin d'aug
menter leur resistance a l'usure. L'acide chromique est le principal element 
constitutif des solutions de placage de type commercial. 

Des experiences sur le chromage electrique d'objets en plastique ont 
ete pratiquees durant la Seconde Guerre mondiale mais, pendant longtemps, le 
probleme de !'adherence des deux corps a ete difficile a resoudre. Toutefois, 
au cours des dernieres annees, l'art du chromage du plastique s'est ameliore 
considerablement et actuellement l' industrie produit plus de 36 pieces integrantes 
d'automobiles, des appareils et du mobilier menagers. 

PRIX 

D'apres l'E & MJ Metal and Mineral Markets du 27 decembre 1965, les cours 
du chrome en monnaie des Etats-Unis etaient les suivants: 
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Chrome metal, la livre, livre~ 
exothermique 98. 5%, . 05%C (selon l'importance 

de la commande)............................... $ 1. 15 - $ 1. 19 
electrolytique 99. 8% (selon l'importance de la 

commande) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 15 - 1. 19 

Mineral de chrome, la tonne forte, produit sec, 
sujet a refraction pour ecart de qualite, franco 
sur wagonnees aux ports de l' Atlantique 

De la Rhodesie 
48-50% Cr203, rapport de 3 OU 3 1/2 a 1, 
fragments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31. 00 - 35. 00 
53% Cr203, rapport d·~ 2. 4 a 1, concentres 28. 00 - 29. 00 

De l'Afrique du Sud (Transvaal), 44% Cr203, 
aucun rapport exige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 00 - 21. 00 

De la Turquie, 48% Cr203, rapport de 3 a 1...... 29. 50 - 31. 50 

De la Russie, 54-56% Cr203, rapport de 4 a 1..... 30. 50 - 33. 00 

Ferrochrome, la livre de Cr contenu, par 
wagonnee, en fragments, en vrac, franco point 
d'expedition 

Haute teneur en carbone 67-71% Cr, 4-6% ou 
6-8% c ..................................... . 

Faible teneur en carbone 67-73% Cr, 0. 025% C ... . 
Chrome de charge 63-71% Cr, 4. 5-6% C ......... . 

TARIFS DOUANIERS 

0.19 
0.25 1/2 
0.15 

Tarif de 
preference 
britannique 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

CANADA 

Tar if 
general 

Minerai de chrome .............. en franchise en franchise en franchise 

Chrome metal, en fragments, 
poudre, lingots, blocs ou 
barres, et rebuts de metal 
allie contenant du chrome 
pour fins d'alliage ............. en franchise en franchise 

Ferrochrome ................... en franchise 5% 

Trioxyde de chrome employe 
dans la fabrication de 
plaques de fer-blanc ........... en franchise en franchise 

en franchise 

5% 

25% 
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ETATS-UNIS 
Minerai de chrome ....... · .............. . 

Chrome metal 

Ferrochrome 
Moins de 3 p. 100 de C ................. . 
3 p. 100 ou plus de C ................... . 

Acide chromique ................... : . ... . 

Carbure de chrome ...................... . 

Briques de chrome ...................... . 

Colorants au chrome ..................... . 

Chrome 

en franchise 

10 1/2% 

8 1/2% 
5/8c. la livre de Cr contenu 

12 1/2% 

12 1/2% 

25% 

10% 
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Le ciment 

N.G. ZOLDNERS* 

Les sommes engagees par l'industrie canadienne de la construction en 1965 se 
sont elevees au record de 9, 900 millions de dollars, representant une augmen
tation de 14. 9 p. 100 sur les 8, 600 millions investis en 1964. Ce progres cons
tant stimule l' industrie des materiaux de construction. La production de ciment 
depassant de 7. 5 p. 100 celle de 1964 a atteint un nouveau sommet de 8, 400, OOO 
tonnes courtes**· La valeur de cette production qui, en 1964 pla~ait le ciment 
au neuvieme rang de la production minerale canadienne, l'a fait passer au troi
sieme rang en 1965. 

Deux nouvelles cimenteries, l'une en Nouvelle-Ecosse l'autre au 
Manitoba, ainsi que de vastes agrandissements apportes en 1965 auxusines pro
ductrices de clinker du Quebec et de l'Ontario et executes au coO.t de plus de 
50 millions de dollars ont accru d' environ 10 millions de barils la capacite 
annuelle de production theorique du Canada. La capacite theorique annuelle de 
l'industrie Mneficiant d'une hausse de 17. 5 p. 100 a atteint 67, 200, OOO barils. 
La production reelle de l'industrie est cependant descendue en 1965 jusqu'a 73 
p. 100 de la capacite de production de fin d'annee, en comparaison de 79 p. 100 
en 1964. 

En 1966, la capacite de production canadienne sera accrue de 3, 800, OOO 
barils lorsque seront termines les importants travauxd'agrandissementde deux 
cimenteries et la construction d'U!fe nouvelle usine au Quebec. D'autres exten
sions prevues en Ontario et en Colombie-Britannique et la construction d'une 
nouvelle usine au Quebec en 1967 ajouteront 15, 200, OOO barils a la capacite 
actuelle de production. D'ici la fin de 1967, la capacite totale du Canada attein
dra 86, 200, OOO barils annuellement, soit une augmentation d'environ 28 p. 100 
sur 1965. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
**Une tonne courte = 2, OOO livres ;. 1 barn = 4 sacs = 350 livres; 1 barn 

americain = 376 livres. 
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TABLEAU 1 

Ciment: production et commerce 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

PRODUCTION* 
Par province 

Ontario ................ 3, 043, 771 46,804,126 3,148,824 50,594,000 
Quebec ................ 2,631,187 41,627,483 2,870,930 45, 845, 120 
Alberta ................ 771, 977 14,346,958 876,828 16, 711,000 
Colombie-Britannique ... 537,396 10,040,776 584,010 11, 983, 007 
Manitoba ............... 350,762 7,530,860 373,462 8, 139,000 
Saskatchewan ........... 247,600 5,612,241 250,000 5,670,000 
Nouveau-Brunswick ..... 174,238 2,908,033 174,672 2,801,000 
Terre-Neuve ........... 90,453 1,833,743 91,000 1,840,000 
Nouvelle-Ecosse ........ 57,245 999,000 

Total .................. 7,847,384 130,704,220 8, 426, 971 144,582,127 

Par categorie 
Ciment Portland ........ 7,625,517 126,518,770 8, 184, 110 
Ma9onnerie**··· ........ 221,867 4,185,450 242,861 

Total .................. 7,847,384 130,704,220 8, 426, 971 144,582,127 

EXPORTATIONS 
Ciment Portland 

f:tats-Unis ............. 288,206 4,538,001 316,637 4,942,692 
Ceylan ................. 8,400 127,630 18,067 266,497 
Autres pays ............ 1,063 23,009 183 4, 496 

Total .................. 297,669 4,688,640 334,887 5,213,685 

Produits de ciment et de 
beton 1 n. m. a. 
:Etats-Unis ............. 306,495 322,989 
Autres pays ............ 41,788 28,537 

Total .................. 348,283 351,526 

IMPORTATIONS 
Ciment Portland 

:Etats-Unis ............. 250 5,862 80 2, 190 
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Tableau 1 (fin) 

1964 l965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
courtes courtes $ 

IMPORTATIONS (fin) 
Ciment Portland blanc 

Etats-Unis .............. 5,232 236,055 10,439 482,034 
Japon ................... 2,193 58,530 4,740 130,723 
Danemark .............. 4,034 119, 965 2,866 84,869 
Belgique et Luxembourg .. 2,836 86,846 2,285 68,959 
Grande-Bretagne ........ 4,340 136,243 1,842 53,445 
Allemagne occidentale .... 1,269 45,172 998 49,330 
Autres pays ............• 1,448 42,439 131 3,960 

Total ................... 21,352 725,250 23,301 873,320 

Total des importations de 
ciment ................ 32,680 1, 272, 716 37,619 1,547,243 

Ciment2 n. m. a. 
Grande-Bretagne ........ 7,054 242,064 7,981 296, 968 
Etats-Unis .............. 2,383 205,307 3,896 247,802 
Allemagne occidentale .... 1,641 94,233 2,361 126,963 

Total ................... 11, 078 541,604 14,238 671,733 
Ciments et mortiers 

refracta ires 
Etats-Unis .............. 1, 143, 852 1,187,775 
Irlande .............•... 42,339 360,473 
Japon .................. 182,254 
Autres pays ............. 16, 892 21,684 

Total ................... 1,203,083 1,752,186 

Produits de ciment et de 
beton 2 n.m.a. 
Etats-Unis .............. 231,573 230,907 
Grande-Bretagne ........ 2,006 20,152 
Autres pays ............. 25,353 11,443 

Total ............•...... 258,932 262,502 

Clinker a ciment 
Etats-Unis (blanc) .•..... 17,317 446,921 18,759 484,353 
Jama"ique (ordinaire) ..... 15,497 112, 914 

Total ................... 17,317 446,921 34,256 597,267 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Expeditions des producteurs plus le tonnage utilise par eux. **Y compris de 
faibles quantites d'autre ciment. 
p: preliminaire -: neant n. m. a. : non mentionne ailleurs 
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TABLEAU 2 

Ciment: production, commerce et consommation, 1955-1965 
(tonnes courtes) 

Consommation 
Productionl Exportations2 Importations2 apparente3 

1955 4,404,480 168,907 517,890 4,753,463 
1956 5,021,683 124,566 599,624 5,496,741 
1957 6,049,098 338,316 92,380 5,803,162 
1958 6,153,421 141,250 41,555 6, 053, 726 
1959 6,284,486 303,126 29,256 6,010,616 
1960 5,787,225 181,117 22,478 5,628,586 
1961 6,205,948 249,377 29,217 5,985,788 
1962 6,878,729 219,164 26,525 6,686,090 
1963 7,013,662 272,803 31, 579 6,772,438 
1964 7,847,384 297,669 32,680 7,582,395 
l965p 8,426,971 334,887 37,619 8,129,703 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lExpeditions des producteurs plus le tonnage utilise par eux. 2Ne comprend 
pas le clinker a ciment. 3Production et importations, moins les exportations. 
p: preliminaire 

LES CIMENTERIES AU CANADA,1965 
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PRODUCTION CANADIENNE 

Le Canada produit du ciment Portland, du ciment resistant au sulfate employe 
en magonnerie et du ciment servant au revetement des puits de petrole; on y 
transforme egalement en ciment, du clinker importe. La majeure partie de la 
production consiste en ciment Portland ordinaire bien que, ces dernieres 
annees, on ait fabrique des derives de ce ciment en quantite toujours plus con
siderable. En 1965, l~ ciment Portland a constitue 97 p. 100 de la production 
canadienne et pratiquetnent tout le reste a ete du ciment a magonnerie. 

En 1965, les cimenteries canadiennes ont expedie 8, 426, 971 tonnes 
courtes de ciment evaluees a $144, 582, 127. Le Quebec et I' Ontario (ml se 
trouve environ la moiti8 des cimenteries du Canada) ont produit 70 p. 100 du 
volume enregistre dans tout le pays. L'fle-du-Prince-Edouard, le Yukon et les 
Territoires du Nord-Quest ne produisent pas de ciment. 

L'usine de Fort Whyte de la Canada Cement Company limited, pres de Winnipeg (Man.). 
De nouveaux precipitateurs on! a peu pres elimine toute poussiere des cheminees. 
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TABLEAU 3 

Capacite approximative des cimenteriesl a la fin de 1965 
(les numeros entre parentheses renvoient 

aux emplacements indiques sur la carte) 

SociEite et emplacement 

Terre-Neuve 
North Star Cement Limited, Corner Brook (1) 

Nouvelle-Ecosse 
Maritime Cement Company Limited, Brookfield (2) 

Nouveau-Brunswick 
Canada Cement Company, Limited, Havelock (3) 

Quebec 
St. Lawrence Cement Company, Villeneuve ( 4) 
Clment Quebec Inc., St-Basile (5) 
Miron Company Ltd. , St-Michel (6) 
Canada Cement Company, Limited, Montreal (7) 
Canada Cement Company, Limited, Hull ( 8) 

Ontario 
Lake Ontario Cement Limited, Picton (9) 
Canada Cement Company, Limited, Belleville ( 10) 
St. Lawrence Cement Company, Clarkson (11) 
Canada Cement Company, Limited, Port Colborne (12) 
Canada Cement Company, Limited, Woodstock (13) 
St. Mary's Cement Co., Limited, St. Mary's (14) 
Medusa Products Company of Canada, Limited, Paris 

(broyage seulement) 

Manitoba 
Canada Cement Company, Limited, Fort Whyte (15) 
Inland Cement Industries Limited, Winnipeg (16) 

Saskatchewan 
Inland Cement Industries Limited, Regina ( 17) 

Alberta 
Inland Cement Industries Limited, Edmonton (18) 
Canada Cement Company, Limited, Exshaw ( 19) 
Canada Cement Company, Limited, Edmonton (broyage seulement) 

Colombie-Britannigue 
Lafarge Cement of North America Ltd., Lulu Island (20) 
Ocean Cement Limited, Bamberton (21) 

Total 

Source: Donnees statistiques publiees et corrcspondance privee. 

Barlls/ 
annee 

900,000 

1,400,000 

1,000,000 

4,500,000 
2,500,000 
6,000,000 
8,000,000 
1,200,000 

5,000,000 
4,400,000 
4,200,000 
1,200,000 
3,400,000 
4,250,000 

5,270,000 
2,000,000 

1,200,000 

3,400,000 
3, 100,000 

1,500,000 
2,800,000 

67,220,000 

lNe comprend pas la capacite des usines de broyage distinctes. 2Calculees. 

Ciment 

Tonnes courtes/ 
annee2 

158,000 

245,000 

175,000 

790,000 
438,000 

1,050,000 
1,400,000 

210,000 

876,000 
770, OOO 
735,000 
210,000 
596,000 
745,000 

923,000 
350,000 

210,000 

595,000 
542,000 

262,000 
490,000 

11,770,000 
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Les chiffres du tableau 2 revelent !'augmentation continuelle de la pro
duction canadienne de ciment au cours de la derniere decade. En 1965, le 
Canada a produit environ deux fois plus de ciment qu'en 1955. La faible baisse 
de production enregistree en 1960 et 1961 a ete entierement compensee en 1962. 

En 1965, on a produit du clinker a ciment dans 21 usines comptant 52 
fours rotatifs, 16 d'entre elles utilisent le procede humide et 5 le procede 
a sec. Deux autres usines, cependant, se proposent d'adopter le procede a sec. 
Une des nouvelles cimenteries du Quebec,dont la construction sera terminee 
vers la fin de 1966, utilisera egalement le procede a sec. 
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Nombre Nombre 
d'uslnes2 de fours 2 

19ii6 16 34 
1957 16 38 
1958 18 41 
1959 18 42 
1960 19 45 
1961 19 45 
1962 19 45 
1963 19 45 
1964 19 47 
1965 21 52 
19663 22 55 
19673 23 60 

lUs!nes productrices de clinker. 

TABLEAU 4 

Ciment: capacjte de production tMorlquel, 1956-1967 

Capacite approximatlve2 Capaclte moyenne2 Production 

Par uslne Par four En pourcentage 
(tonnes courtes/ (millions de (millions de Expeditions de la capacite de 

(barlls/annee) annee) barils/annee) barils/annee) (tonnes courtes) fin d'annee 

33,300,000 5,827,500 2.08 0.98 5,021,683 86 
39,200,000 6,860,000 2.45 1. 03 6,049,098 88 
42,800,000 7,490,000 2.38 1.04 6,153,421 82 
42,800,000 7,490,000 2.38 1. 02 6,284,486 84 
50,000,000 8,750,000 2.63 1.11 5,787,225 66 
51,800,000 9,065,000 2. 73 1. 15 6,205,948 68 
52,450,000 9, 179,000 2.76 1. 17 6, 878, 729 75 
54,600,000 9,556,000 2.87 1. 21 7,013,662 73 
57,150,000 10,001,000 3.01 1. 22 7,847,384 79 
67,220,000 11,770,000 3.20 1. 29 8,426,9714 72 
71, 020, OOO 
86,220,000 

2En fin d'annee. 3selon les previsions actuelles. 4Sujet a revision. 

t--' 
(j) 

CD 

0 s 
CD 
;=j ..... 
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En 1964*, les matieres premieres utilisees pour la production du 
ciment comprenaient 10, 278, 353 tonnes de pierre calcaire, 1, 085, 225 tonnes 
d'argile, 359,988 tonnes de gypse, 299,328 tonnes de schiste, 195,408 tonnes 
de sable riche en silice et 35, 454 tonnes d'oxyde de fer. 

Le tableau 4 resume les changements survenus depuis 1956 dans la 
capacite de production de l'industrie canadienne du ciment; on constate que sa 
capacite tMorique a plus que double depuis dix ans. Au cours de cette periode, 
!'augmentation de 54 p. 100 de la capacite moyenne des installations et celle de 
31 p. 100 des fours indiquent la tendance a accroftre le nombre de fours par 
usine et a en augmenter la capacite individuelle. 

Au cours des trois dernieres annees, le rendement de l'industrie attei
gnait 73 a 79 p. 100 de sa capacite annuelle tMorique. En 1965, ce rendement 
est tombe a 72 p. 100 de la capacite productive de fin d'annee; on peut s'attendre 
qu'il diminuera encore par suite de la construction de nouvelles installations. 

En outre, la Canada Cement Company Limited exploite une usine dis
tincte de broyage de clinker a Edmonton; elle doit ouvrir, en 1966, une autre 
usine dont la construction sera bientot terminee a Saskatoon. La Medusa 
Products Company of Canada, Limited broie a Paris (Ont.) du clinker importe 
pour obtenir du. ciment blanc. 

PRODUCTION MONDIALE 

Le tableau 5 indique l' augmentation de la production de ciment au cours de la 
decade 1954-1964, dans les principaux pays producteurs. Le Canada a double 
sa production en la portant de 3, 900, OOO tonnes en 1954 a 7, 800, OOO tonnes en 
1964, il demeure ainsi au douzieme rang parmi les pays du monde. 

Au cours de la meme decade, des augmentations considerables de pro
duction ont ete enregistrees par l'URSS (343 p. 100) et le Japon (309 p. 100), ce 
qut indique un essor de la construction dans ces pays. 

Le tableau 6 indique le tonnage de ciment produit dans divers pays 
selon la population. Le Canada, avec 802 livres par tete en 1964, s'est classe 
cinquieme apres la Belgique, l'Allemagne occidentale, la France et l'Italie. 

COMMERCE INTERNATIONAL 

Etant donne que la plupart des pays possedent des matieres premieres utilisables 
pour la fabrication du ciment, leur propre production de ciment Portland ordi
naire leur suffit virtuellement. Une faible proportion seulement de la pro
duction mondiale atteint le marche international. En 1964, par exemple, les 
exportations et les importations du principal pays producteur, les Etats-Unis, 
ont ete respectivement de 0. 2 et 1. 1 p. 100 de sa production. Quant au Canada, 
ces proportions etaient de 4 p. 100 et 0. 4 p. 100 en 1965. Selon les donnees 
statistiques au tableau 2, le Canada a accru son volume d'exportations et d'im
portations de ciment au cours des trois dernieres annees. 

Les exportations canadiennes de ciment en 1965, dont la majeure partie 
est allee aux Etats-Unis, ont augmente de 12. 8 p. 100 par rapport a 1964 et ont 

*Les chiffres de 1965 ne sont pas encore publies. 
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atteint 334, 887 tonnes evaluees a $5, 213, 685. Le Canada a fourni environ 40 
p. 100 du ciment importe par les Etats-Unis, principalement a l'etat de 
New York. 

TABLEAU 5 

Production mondiale de ciment (1954-1964*) 
(en milliers de tonnes courtes) 

Pourcentage 
d' augmentation de 

Pays 1954 1964 la production 

Etats-Unis .... · ......... · . 51,853 72,453 40 

URSS ......... ····· · ·· ·· ·· 20,932 71,539 242 
Allemagne occidentale ..... 17,940 37, 072** 107 
Japon ..................... 11, 765 36,321 209 
Italie ..................... 9,656 25, 177 161 
France ................... 10,741 23,490 119 
Grande-Bretagne .......... 13,397 18,704 40 
Inde ...................... 4,944 11, 574 134 
Chine ..................... 5,070 10,681 111 
Pologne ................... 3,751 9,657 157 
Espagne .................. 4,201 9,061 116 
Canada ................... 3,926 7,847 100 
Belgique ........•......... 4,822 6,446 34 
Autres pays ............... 51,823 106,248 105 

Total ..................... 214,821 446,270 108 

Sources: *Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1964. 
**Statistical Summary of Mineral Industry, World Production, U. K. Overseas 
Geological Surveys, Londres, 1966. 

En 1965, les importations canadiennes de ciment se sont elevees a 
37, 619 tonnes, soit 9 p. 100 du volume exporte. Toutefois, ces importations 
etant surtout constituees de ciment blanc et de ciment special de prix e!eve en 
provenance des Etats-Unis, de !'Europe et du Japon, leur valeur a atteint 
$1, 547, 243, soit 30 p. 100 de celle du ciment exporte. Le Canada a, en outre, 
importe des ciments et des mortiers refractaires d'une valeur de $1, 752, 186, 
ainsi que 18, 750 tonnes de clinker a ciment blanc en provenance des Etats-Unis 
et 15, 497 tonnes de clinker de la Jamalque pour la fabrication de ciment 
Portland ordinaire. Ces importations totalisaient une valeur de $597, 267. 



TABLEAU 6 

Accroissement de la production de ciment, 1954-1964 
-

Production Production 
Population Tonnes courtes Livres Population Tonnes courtes Livres 

Pays (en millions) (en millions) par rnte (en millions) (en millions) par tete 

Belgique .••..••..••..... 8.512 4.822 1133 9.428 6.446 1368 ...... 
-.;i 

Allemagne occidentale •.•. 49.516 17.940 725 58.290 37.072 1272 
N> 

France ......••.••.•.... 42.844 10.741 501 48.492 23.490 970 
Italie ..•..•..•..•....... 47.032 9. 656 411 52.639 25.177 957 
Canada ...•.••....•..•... 15.195 3.926 517 19.571 7.847 802 
Etats-Unis ..•..•.......• 162.409 51. 853 639 192.119 72.453 752 
Japon ...........•....... 83.419 11. 765 282 97.350 36.321 747 
Grande-Bretagne •....••.. 50.225 13.397 533 54.066 18.704 692 
URSS •............•..... 214.500 20.932 195 229.100 71. 539 625 
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FAITS NOUVEAUX 

L'industrie canadienne du ciment a connu, pour la troisieme annee de suite, une 
expansion considerable qui se poursuivra probablement jusqu'en 1968 au mains. 
En 1965, deux nouvelles usines ont ete ouvertes et la construction d'une troi
sieme est en cours; d1importants travaux d'expansion ont ete acheves dans trois 
usines et d'autres ont ete entrepris dans cinq usines existantes; en plus on a 
annonce la construction de deux usines et l'expansion d'une usine existante. 

La Nouvelle-Ecosse devenait en 1965 la neuvieme province productrice 
de ciment. La Maritime Cement Company Limited, filiale de la Canada Cement 
Company, Limited, a commence la production dans sa nouvelle usine de 
Brookfield dont l'installation a coute 14 millions. L'usine, a four unique, utilise 
le procede a sec; son rendement theorique initial et annuel est de 1, 400 barils. 
L'usine Tuxedo a Winnipeg (Man.), dont l' installation a coute 16 millions de 
dollars, a ete la deuxieme nouvelle cimenterie a se mettre en production. 
Exploitee par l'Inland Cement Industries Limited, elle utilise le procede humide; 
son rendement theorique annuel atteint deux millions de barils. 

Des agrandissements majeurs au cofrt de 22 millions de dollars ont 
ete effectues en 1965 aux installations existantes de trois cimenteries. Deux 
autres fours, l' un a l' usine de la St. Lawrence Cement Company a Villeneuve 
(Quebec) et l'autre a la Lake Ontario Cement Limited a Picton (Ont.), ont 
permis de doubler la capacite de production de ces fabriques. La Societe Miron 
Ltee, a Montreal, a accru d'environ deux millions de barils la capacite de son 
usine par !'installation d'un second four. 

Les agrandissements precites et les deux nouvelles usines ont accru le 
rendement annuel theorique de l'industrie de quelque 10 millions de barils de 
ciment a la fin de 1965. 

En 1966, on s'attend a une augmentation de la capacite de production de 
l'industrie canadienne du ciment de l'ordre de 3, 800, 000 barils. Une nouvelle 
usine construite par la Ciment Independant inc. a Joliette (Quebec) doit com
mencer la production vers le milieu de 1966. Munie de deux fours et utilisant 
le procede humide, elle aura une capacite theorique annuellede 2, 500, 000 barils. 
La North Star Cement Limited transforme ses installations a son usine de 
Corner Brook (Terre-Neuve) en vue d'utiliser le procede a sec afin d'augmenter 
le rendement d'environ 50 p. 100. La Canada Cement Company, Limitedagrandit 
son usine de Havelock (N. -B.) par l'adjonction d'un autre four afin de doubler sa 
capacite. 

Une nouvelle usine et les travaux d'expansion prevus pour 1967 
augmenteront la capacite de production de 15 millions de barils. Au debut de 
1966, les travaux debuteront a l'usine de ciment et de produits de beton de la 
societe Ciments Lafarge Quebec Ltee, qui construit a Saint-Constant (Quebec), 
a quelques milles au sud de Montreal, une usine de 35 millions de dollars 
d' une capacite de 3 millions de barns. La St. Lawrence Cement Company 
projette d'agrandir son usine de Clarkson (Ont.) en y installant un nouveau type 
de materiel et un four supplementaire pour procede a sec. Elle projette de 
porter a quelque 10 millions de barils, en 1967' la capacite annuelle de l'usine 
qui deviendra la cimenterie la plus importante au Canada. La Canada Cement 
Company, Limited a annonce de son cote, l'agrandissement de son usine de 



TABLEAU 7 

Ciment: expansion des usines* 

Societe et emplacement 

Augmentation de 
capacite 

(millions de barils 
par an) 

Terre-Neuve 
North Star Cement Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 3(2) 

Nouveau-Brunswick 
Canada Cement Company, Limited, Havelock...... 1. o(2) 

Quebec 
Ciment lndependant inc., Joliette ............... . 
Ciments Lafarge Quebec Ltee, Saint-Constant .... . 

Ontario 
St. Mary's Cement Co., Limited, Bowmanville ... . 
St. Lawrence Cement Company, Clarkson ........ . 
Canada Cement Company, Limited, Woodstock .... . 

Saskatchewan 

2. 5( 1) 

3. o< 1) 

2. o(2) 
5. 0(2) 
3. 2(2) 

Canada Cement Company, Limited, Floral ........ (usine de 
broyage)(l) 

Colombie-Britannigue 
Lafarge Cement of North America Ltd., 

Lulu Island .................................. . 
Ocean Cement Limited, Bamberton .............. . 

2. o(2) 
2. 0(2) 

Debut des 
travaux 

1964 

1965 

1965 
1966(3) 

1966(3) 
1965 
1966(3) 

1965 

1965 
1965 

*Donnees recueillies dans des publications et de la correspondance privee. 

Annee 
d'achevement 
des travaux 

1966 

1966 

1966 
1967 

1968 
1967 
1967 

1966 

1967 
1967 

(l)Nouvelle usine. (2)Expansion. (3)Prevision.(4)Cout de !'ensemble du projet integre . 
. . : non disponible 

Cotlt 
approximatif 

(en millions de 
dollars) 

3.5 

4 

35(4) 

22 
13 
20 

4.5 

2.5 

I-' 
-.:i 
II>-
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Woodstock (Ont.) ml !'installation d'un four d'un potentiel de 3, 200, OOO barils 
en portera la capacite annuelle a environ 6, 500, OOO barils. D'importants tra
vaux d'agrandissement projetes en Colombie-Britannique seront termines en 
1967. La Lafarge Cement of North America Ltd. agrandit son usine de Lulu 
Island en y ajoutant un autre four d'une capacite annuelle de deux millions de 
barils. L'Ocean Cement Limited installe un nouveau four a son usine de 
Bamberton sur l'ile Vancouver, portant la capacite annuelle de l'usine a 
4, 800, OOO barils. 

La St. Mary's Cement Co., Limited a annonce la construction, aucofit 
de 22 millions de dollars, d'une nouvelle cimenterie dans le township de 
Darlington, a l'ouest de Bowmanville (Ont.). La production de l'usine d'une 
capacite de deux millions de barils est prevue pour le debut de 1968. 

La Canada Cement Company espere que sa nouvelle usine de broyage 
de clinker a Floral (Sask.), pres de Saskatoon, construite au coO.t de $4, 500, OOO 
commencera a fonctionner durant l'ete de 1966. 

L'Ocean Cement Limited ajoute a ses installations un nouvel entrepot 
de distribution a New Westminster (C. -B.). 11 aura une capacite de 39, OOO 
barils et dolt etre termine en 1966. 

CONSOMMATION ET USAGES 

Le ciment est un materiau de construction dont la consommation est directement 
proportionnelle aux sommes depensees pour la construction, comme l'indique 
le graphique. Le Bureau federal de la statistique a prevu, pour 1966, que les 
depenses de construction s' eleveront au chiffre sans precedent de 11 milliards 
de dollars, soit une augmentation remarquable de 11 p. 100; la production du 
ciment devrait done atteindre un autre sommet en 1966. 

L'Ontario et le Quebec sont les provinces qui utilisent le plus gros 
volume de ciment; elles absorbent les deux tiers du total expedie. Cependant, 
le pourcentage d'augmentation de la consommation des provinces Maritimes et 
des provinces des Prairies en 1965, en comparaison des annees precedentes, a 
ete bien plus eleve qu'en Ontario OU au Quebec. En Ontario, !'augmentation de 
3. 5 p. 100 est due surtout a une plus grande activite dans le domaine de la cons
truction et de la voirie. 

La hausse de 5 p. 100 dans le Quebec resulte de l'accroissement de la 
construction dans la region metropolitaine de Montreal et du vaste amenagement 
hydro-electrique dans le nord du Quebec. En 1965, !'ensemble des constructions 
de nouvelles autoroutes, de ponts, de tunnels et du metro de Montreal, ainsi 
que les travaux de la route Transcanadienne et de l' Expo' 67, a fait augmenter 
la demande de ciment. Cette situation se prolongera en 1966 et meme en 1967. 
Les barrages hydro-electriques de Manicouagan-Outardes ont utilise, en 1965, 
plus de 170, OOO tonnes de ciment du «Type 2 modifie». 

La consommation de ciment dans les provinces de l'Ouest augmente 
continuellement par suite de la construction d' amenagements hydro-electriques 
en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba. En outre de grandes 
quantites de ciment sont employees dans la stabilisation du sol lors de la cons
truction des routes. L'industrie de la potasse, recemment etablie en Saskatche
wan et dont la valeur atteint un nombre important de millions, a employe egale
ment de grandes quantites de ciment en 1965. 
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TABLEAU 8 

Destination des expeditions de ciment au Canada* 
(tonnes courtes) 

Ontario... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 894, 913 
Quebec... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 2, 728, 792 
Manitoba, Saskatchewan, Alberta et 

Colombie-Britannique ........................................ 2, 016, 651 
Terre-N euve, ile-du-P rince-Edouard, 

Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick.......................... 461, 553 
Yukon et Territoires du Nord-Quest............................. 6, 664 

Total ..............................................•..•...... 8, 108, 573 

Exportations ................................................. . 346,541 

Total des expeditions .......................................... 8, 455, 114 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Ne comprend que les ventes directes des usines productrices. 

TABLEAU 9 

Production de produits de beton 

1964 

Briques (nombre) ........................ 103, 145, 400 
Parpaings (sauf ceux de cheminee) 

de gravier (nombre) .................... 133, 037, 916 
de scorie (nombre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 512, 12l 
d'autres genres (nombre) ................ 35, 304, 673 

Tuyaux de drainage, tuyaux 
d'egout, conduites d'eau et 
tuiles a ponceaux (tonnes) . . • . . . . • • • • • • • • l, 667' 204 

Beton premalaxe (verges cubes) ........... 11, 845, 196 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1965 

98,550,167 

142,608,585 
6, 714, 592 

46,904,439 

1,466,233 
13,544,076 

On utilise le ciment comme agent stabilisateur des materiaux de rem
blayage hydraulique dans les chantiers souterrains des mines. Bien que cet 
emploi ne soitgeneralise que depuis 1962, il ouvre de nouveaux debouches aux 
producteurs, surtout en Ontario. Ce procede est aussi employe dans la cons
truction de planchers permanents des galeries de mines souterraines. On em
ploie aussi le ciment pour l' injection de coulis, le scellage des puits de petrole 
et de gaz, la fabrication de certaines peintures et de pates d1amiante. 

On ne possecte pas encore de donnees statistiques completes permettant 
de connaftre la consommation de ciment par usage. Cependant, on salt que la 
plus grande partie du ciment entre dans les travaux de construction en general, 
et que plus d'un tiers de la production sert a la fabrication de Mton premalaxe. 
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La proportion de la consommation totale utilisee dans la fabrication de beton 
premalaxe et d'autres produits de beton augmente constamment depuis quelques 
annees. En 1965, presque toutes les categories de produits ont connu une aug
mentation appreciable par rapport a 1964. Au point de vue du tonnage de ciment 
employe, l'accroissement de 16 p. 100 pour le beton premalaxe merite d'etre 
releve. 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Le ciment produit au Canada repond aux normes de la Canadian Standards 
Association. Les genres non regis par l' Association repondent generalement 
aux normes de l' American Society for Testing and Materials. Le ciment 
«Type 2 modifie», mentionne plus haut, est une exception; fabrique par trois 
producteurs du Quebec selon Ies prescriptions techniques de !'Hydro-Quebec, il 
est destine au beton massif utilise pour la construction des barrages. 

PRIX 

Les prix varient suivant l' offre et la demande, le tonnage expedie, la Iocalite et 
le genre de ciment. En 1965, la valeur moyenne des expeditions des producteurs 
pour tous les genres de ciment s'etablissait a $17. 16 la tonne comparativement 
a $16. 91 en 1964. Les prix ont varie de $16. 03 au Nouveau-Brunswick a $22. 68 
en Saskatchewan. Cette derniere province n'a qu'une usine productrice et 
importe la totalite de la pierre a chaux qui lui sert de matiere premiere. 

TARIFS DOUANIERS 

CANADA 
Ciment Portland et chaux 

hydraulique en vrac, barils 
ou fG.ts (poids du baril, sac 
ou ffit compris dans le poids 
pour Ies droits de douane) 
Ies 100 livres ................ . 

Clinker a ciment Portland 
blanc pour la fabrication 
du ciment Portland blanc, 
Ies 100 livres ................ . 

ETATS-UNIS 

Tarif de 
prMerence 
britannique 

5c. 

2c. 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

8c. 

3 1/2c. 

Tar if 
general 

8c. 

6c. 

Les droits d'importation imposes par les Etats-Unis sur les ciments Portland, 
romain ou autres ciments hydrauliques, et sur le clinker a ciment, sont de 
2 1/4c. Ies 100 livres, y compris le poids du contenant. Pour le ciment 
Portland blanc, qui ne tache pas, ils sont de 3c. les 100 livres, y compris le 
poids du contenant. 
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Le cobalt 

V. B. SCHNEIDER* 

La production de cobalt en 1965, dont le total a atteint 3, 800, OOO livres d'une 
valeur de $8, 200, 000, a ete la plus elevee depuis 1957' annee oii. etait etabli le 
record canadien de 3, 900, OOO livres. L' augmentation de 613, 757 livres par 
rapport a 1964 est due a la production accrue de nickel dont est tire le cobalt 
comme sous-produit. Al' affinerie de Cobalt (Ont.) ce metal est egalement 
recupere des minerals d' argent des regions de Cobalt et de Gowganda (Ont. ). 

Le prix du cobalt de premiere fusion a augment€ le ler mars, pour la 
premiere fois depuis cinq ans. Les augmentations ont varie, a New York, entre 
15c. et 20c. la livre pour les granules, les fines et les oxydes; au Canada, la 
majoration de 15c. la livre pour la poudre de cobalt en portait le prix de $1. 65 
a $1. 80, et celle de 22c. pour les briquettes en portait le prix de $1. 73 a $1. 95. 
Le prix du cobalt electrolytique est demeure stable a $2.16 la livre. 

La production et la cons ommation mondiales de cobalt devraient s ' ace rof
tre encore en 1966 et 1967. Au Canada, l' expansion de l' industrie du nickel per
mettra une plus grande recuperation de cobalt comme sous-produit. La Republique 
democratique du Congo (Kinshasa) et la Finlande ont annonce des programmes 
en vue d'une expansion de leur production. Au Congo, l'Union miniere duHaut
Katanga a annonce pour 1966, une production superieure de 1, 100 tonnes acelle 
de 1965; en Finlande, on construit a Kokkola une usine de recuperation du cobalt 
a partir des pyrites d' Outokumpu. La production de cette usine doit commencer 
en 1967 avec une capacite initiale annuelle de 2, 600, OOO livres de cobalt. Les 
pyrites d' Outokumpu etant deja traitees en Allemagne, il est fort possible que 
la production mondiale de cobalt ne s '. accroisse pas en consequence. 

PRODUCTION CANADIENNE 

Ontario 
L' International Nickel Company of Canada, Limited (INCO) recupere du 

cobalt a son affinerie de nickel de Port Colborne. Celle-ci produit de l' oxyde de 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Cobalt: production, commerce et consommation 

1964 1965p 

Livres $ Livres $ 

PRODUCTION 1, toutes formes 3, 184, 983 5,990,973 3, 798, 740 8,205,278 

EXPORTATIONS 
Cobalt metal 
~tats-Unis .................... 556,460 958,576 264, 562 486,480 
France ....•................. 6,400 10,511 15,400 27,604 
Republique de l' Afrique du Sud . 8,443 66,795 5,400 44,216 
Autres pays .................. 22,304 35,615 6,829 12,267 

Total .................•..••.. 593,607 1,071,497 292,191 570,567 

Oxydes et sels de cobalt2 
Grande-Bretagne ..........•.. 1, 600, 900 2,127,734 1,364,400 1,897,358 
ttats-Unis ............•..•... 53,800 62,969 49,800 62,355 
Jama1que .................... 200 123 

Total .................•...... 1, 654, 900 2,190,826 1, 414, 200 1,959,713 

CONSOMMA TION3 
Cobalt metal et cobalt contenu 

dans les oxydes et les sels ... 365,851 366,036 

Source: Bureau federal de la statistique. 
!production (cobalt contenu dans les minerais canadiens) de cobalt metal et de 
cobalt servant aux alliages, sels et oxydes. Ces chiffres ne comprennent pas le 
cobalt contenu dans les agglomeres d' oxyde de nickel expedies en Grande-Breta.gne 
par l' !NCO, mais englobent le cobalt contenu dans la matte de nickel-cuivre 
expediee par la Falconbridge en Norvege. 2Poids brut. 3n• apres les rapports 
des consommateurs. 
p: preliminaire -: neant 

cobalt et du cobalt electrolytique tres pur, tandis que l' International Nickel 
Company (Mond) Limited, filiale britannique de l' INCO, produit a Clyqach (pays 
de Galles) des oxydes et des sels de cobalt a partir d' agglomeres d' oxyde de 
nickel expedies d' Ontario en Grande-Bretagne. En 1965, l' !NCO a rapporte 
avoir fait une production totale de 2, 300, OOO livres de cobalt, comparativement 
a 2, 200, OOO l' annee precMente. 

La Falconbridge Nickel Mines, Limited a produit du cobalt electroly
tique a son affinerie de Kristiansand (Norvege) lors de l' affl.nage de la matte de 
nickel-cuivre produite a Sudbury. Elle a reve18, en outre, que les expeditions 
de cobalt faites en 1965 avaient depasse celles de l' annee precedente. 



TABLEAU 2 

Cobalt: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(en livres) 

Production! Exportations Importations Consommation2 

Cobalt contenu Oxyde de 
dans les minerals Cobalt Alliages cobalt et Minerals Oxyde de 

Toutes formes et les concentres metal au cobalt3 sels3 de cobalt cobalt3 

1956 3.516,670 16,000 1, 432, 884 11, 343 1,289,145 1,900 11,353 262,000 
1957 3,922,649 15,100 2,155,742 12,400 620,042 800 10,340 153,000 
1958 2,710,429 - 1,024,667 9,712 522,144 - 16,230 260,000 
1959 3,150,027 - 680,323 3,280 1,100,734 - 24, 716 188,000 
1960 3, 568, 811 - 844, 293 1,938 1,175,206 - 20,227 182,000 
1961 3,182,897 . . 603,931 .. 1,521,000 - 28,364 307,000 
1962 3,481,922 .. 542, 565 . . 1,629,900 - 40,936 299,000 
1963 3,024,965 .. 739,227 . . 1,098,300 2,500 28,291 270,000 
1964 3,184,983 . . 593,607 .. 1,654,900 . . . . 276,000 
1965p 3,798,740 .. 292,191 . . 1, 414, 200 . . . . 263,000 

Source: Bureau federal de la statistique. 
!production (a partir de minerals canadiens) de cobalt metal et de cobalt contenu dans les alliages, oxydes et sels. Le 
cobalt contenu dans les agglomeres d' oxyde de nickel expedie en Grande-Bretagne par l' INCO n' est pas compris dans 
ces donnees, mais y figure le cobalt contenu dans la matte de nickel-cuivre expediee par la Falconbridge en Norvege. 
2Metal affine seulement. Envois des producteurs al' interieur du pays pour 1956-1959; rapports des consommateurs 
pour les annees subsequentes. 3poids brut. 
p: preliminaire -: neant .. : non disponible 

t--' 
00 
0 
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La Cobalt Refinery Limited recupere du cobalt comme sous-produit de 
la fonte et de l' affinage des minerais d' argent-cobalt des regions de Cobalt et 
de Gowganda. La societe vend surtout son cobalt sous formed' oxyde noir aux 
fabricants canadiens de fritte, pour servir de couche de fond en peinture. La 
production d' oxyde est passee de 136, 342 en 1964 a 101, 210 livres en 1965. 
L' Eldorado Mining and Refining Limited devait commencer la recuperation du 
cobalt a son affinerie de Port Hope, grace a un nouveau procede decouvert en 
1964, mais l' execution du projet a du etre remise par suite de nouveaux enga
gements financiers. 

Manitoba et Alberta 
La Sherritt Gordon Mines, Limited a produit 530, 137 livres de cobalt 

en 1965, soit 64, 112 livres de moins que l' annee precedente. La societe recu
pere du cobalt comme sous-produit de ses operations d' affinage de nickel a 
Fort-Saskatchewan (Alb. ); son affinerie traite du minerai de nickel-cuivre
cobalt en provenance de sa mine de Lynn Lake (Man.), ainsi que des matieres 
premieres achetees. Vu la quantite de matieres premieres a sa disposition, la 
societe augmente de 100, OOO livres la capacite de son usine de recuperation de 
cobalt, la portant a 700, OOO livres par annee. 

PRODUCTION MONDIALE 

La production mondiale de cobalt en 1965, dont le tonnage n' a ete depasse qu' en 
1958 et 1962, s' est elevee de 1, 527 tonnes sur 1964 et a totalise 16, 757 tonnes 
courtes. Tous les principaux pays producteurs ont enregistre une production 
accrue par rapport a l' annee precedente. 

TABLEAU 3 

Production mondiale de cobalt, 1963-1965 
(en tonnes courtes) 

Republique democratique du Congo (Kinshasa) ... 
Maroc ..••................•................. 
Canada .....•..............••.•............. 
Zambie .•...........•..........•............ 
Allemagne occidentale ...•...•.•.............. 
Etats-Unis .................•................ 
Autres pays .••.............................. 

1963 

8,131 
1,764 
1,512 
1,599 
1,582 

250 
562 

Total............................ . . . . . . . . . . . 15, 400 

1964 

8,461 
1,901 
1,592 

708 
1,.527 

250 
711 

15,150 

1965p 

9,244 
2,092 
1,899 
1,702 
1,385 

300 
135 

16,757 

Sources: Bureau federal de la statistique; Centred' information du cobalt, 
Bruxelles; revue «Cobalt» n030, marsl966; rapport annuel de1959del'Union 
miniere du Haut-Katanga; The Chamber of Mines Journal, vol. 8, no 3, mars 
1966 de la Rhodesie. 
p: preliminaire 
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La Republique democratique du Congo (Kinshasa) est, de beaucoup, le 
plus grand producteur de cobalt au monde. En 1965 sa production, provenant 
entierement des operations d' affinage du cuivre de l' Union miniere du Haut
Katanga, a atteint 9,424 tonnes. 

En Zambie, la Rhokana Corporation Limited a produit 1, 702 tonnes 
d I Une Valeur de £ 1, 702, 500 par rapport a 1, 552 tonnes en 1964. 

Au Maroc, la Societe Miniere du Bou Azzer et du Graaza exploite des 
gisements cobaltiferes dans le district de Bou Azzer. Les rapports preliminaires 
indiquent une production pour 1965 d' environ 2, 092 tonnes. La plus grande 
partie des concentres de cobalt marocains est traitee en France, et le reste en 
Belgique. Comme ceux de Cobalt (Ont. ), les minerais marocains sontarseni
caux et doivent etre traites dans des fonderies specialement equipees. 

Aux ttats-Unis, le cobalt de premiere fusion est recupere en petites 
quantites comme sous-produit de la production du minerai de fer. Comme il 
n' y a qu' un seul producteur, les chiffres officiels de production ne sont pas 
publies; toutefois, la monographie «Cobalt» no 30, de mars 1966, estime la 
production de 1965 a 300 tonnes, soit 50 tonnes de plus qu' au cours des deux 
dernieres annees. La Bethlehem Steel Corporation recueille par flottationdans 
ses concentrateurs de minerai de fer de Cornwall et de Morgantown (Penn.) un 
concentre de pyrite contenant du cobalt et du cuivre. Dans une usine de Sparrows 
Point (Md. ),ces concentres sont grilles, puis traites par lessivage al' acide 
sulfurique pour produire un sulfate mixte de cobalt cuivre, qui est expedte a la 
Pyrites Co., Inc. de Wilmington (Del.) pour la recuperation du cobalt et du cuivre. 
Environ 25 affineries et ateliers de traitement elaborent aux ttats-Unis des 
produits de cobalt de premiere fusion a partir de minerals, concentres, metaux, 
rebuts et ferrailles, tous importes en franchise. 

En Allemagne, la Duisburger Kupferhiitte extrait du cobalt de pyrites et 
rebuts importes, principalement de Finlande; la Gebriider Borchers AG en 
recupere egalement de rebuts ainsi que de speiss et de matte grilles. 

USAGES ET CONSOMMA TION 

L' emploi le plus important du cobalt reside d~ns la production des alliages au 
cobalt resistant a de hautes temperatures et employes a la fabrication de pieces 
telles que les deflecteurs de tuyere des statoreacteurs et les aubes de turbine 
des turboreacteurs ainsi que les pieces de missiles teleguides. Le cobalt cons
titue une partie importante des alliages pour aimants permanents, des carbures 
cementes, des tiges de rechargement en dur des surfaces, et des aciers rapides. 
Le radio-isotope 60 du cobalt est employe couramment dans la radiographie indus
trielle; il constitue egalement l' element actif de la bombe au cobalt servant au 
traitement du cancer. 

L' oxyde de cobalt est employe dans la couche de fritte de fond servant 
a lier les emaux opaques aux supports metalliques. On utilise aussi l' oxyde 
comme colorant dans la fabrication du verre et de la ceramique. 

Les sels organiques de cobalt entrent comme siccatifs dans les peintures, 
les vernis, les emaux, l' encre, etc. Les sels mineraux, tels le sulfate et le 
carbonate de cobalt, s' emploient comme additifs dans la provende. 
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TABLEAU 4 

Consommation de cobalt awe ttats-Unis, selon l' usage 
(pourcentage de la consommation totale) 

Usages metalliques (acier) 
Acier rapide ...............•........................... 
Autres aciers a outils et alliages d' acier ................ . 
Alliages a aimants permanents ......•.................... 
Metawe de coupe et resistant a l' usure .....•.............. 
Metawe resistants a haute temperature ................... . 
Tiges et matieres de recouvrement des surfaces d' alliages .. 
Carbures cementes ......•.....................•....•... 
Alliages non ferrewe et autres usages metalliques ......... . 

Total. ................................................ . 

Usages non metalliques (autres que sels et siccatifs) 
Frit4l pour couche de fond ......................... , .... . 
Pigments ............................................. . 
Autres usages ........•....•............................ 

Total ..•.........................• , ...............•.... 

Sels et siccatifs 
Laques, vernis, peintures, encre, pigments, emawe, 

1964 

2. 9 
6.7 

20.8 
3.2 

23.1 
7.5 
4.1 
7.1 

75.4 

5.6 
2. 0 
5.0 

12.6 

provende, placageparelectrolyse,etc. (estimation~....... 12. O 

Total general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100. o 

Cobalt 

1965p 

2.0 
7.0 

21. 0 
3. 2 

24.9 
8.0 
3.4 
9.1 

78. 6 

4.1 
1. 5 
4.4 

10.0 

11.4 

100.0 

Sources: Bureau of Mines des Etats-Unis, Mineral Industry Surveys revue 
mensuelle Cobalt, 15 fevrier 1966. 
p: preliminaire 

Selon la monographie Cobalt, du 11 mai 1966, publiee dans Mineral 
Industry Surveys par le Bureau of Mines des Etats-Unis, ce pays est le plus 
grand importateur et consommateur de cobalt, ayant absorbe 13, 600, OOO livres 
en 1965. La consommation en 1964 avait ete de 10, 700, OOO livres. Les impor
tations en 1965 avec un total de 15, 400, OOO livres, depassent de 3, 100, OOO 
livres celles de l' annee precedente. Selon le Centre d' information du cobalt a 
Brwcelles, la consommation de ce metal dans les autres pays non communistes 
a augmente, ce qui demontre le haut niveau de l' activite economique au cours de 
l' annee. Le Centre fait remarquer cependant que la consommation de cobalt awe 
Etats-Unis ne peut plus etre consideree comme representative des autres pays 
du monde libre. 11 fonde cette opinion sur dewe raisons: <<'la proportion accrue du 
cobalt consomme en dehors des Etats-Unis» et « les conditions parfois tres diffe
rentes qui regissent le marche du cobalt awe Etats-Unis et dans les autres pays>::i * 

*Centre d' information du cobalt, revue «Cobalt», no 30, de mars 1966. 

95188-13~ 
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TABLEAU 5 

Consommation de cobalt au Canada 
(en livres de cobalt contenu) 

Cobalt metal ............................ . 
Oxyde de cobalt ........................•.. 
Sels de cobalt .•.....•.......•..•..•...... 

Total. ......•............................ 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 

1964 

276,313 
52,991 
36,547 

365,851 

1965p 

263,130 
86,463 
16,443 

366,036 

Kn consequence, le Centre se propose de recueillir et de publier des statisti
ques sur la consommation du cobalt ii l' echelle mondiale, comme le fait le 
Bureau of Mines des Etats-Unis pour la consommation interieure de ce pays. 
La consommation canadienne de cobalt, sous forme de metal, d' oxyde et de sels 
qui a atteint 366, 036 livres, depasse Iegerement celle de 1964. 

Le tableau 4 enumere les differents emplois du cobalt aux ttats-Unis; 
il revele une faible augmentation de la quantite de cobalt destinee ii des usages 
metalliques et une legere baisse de la quantite affectee ii des usages non
metalliques, ainsi qu'une baisse des sels, siccatifs, laques, etc. 

PRIX 

D' apres l' E & MJ Metal and Mineral Markets du 27 decembre 1965, les prixdu 
cobalt aux ttats-Unis etaient les suivants: 

Cobalt metal, ii la livre, franco New York 
Grenaille (99% et plus) lots de moins de 100 livres ............. $1. 72 

lots de 100 livres. . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 1. 67 
lots de 500 livres . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 65 

Poudre (99% et plus) tamisee ii 300 mailles 
lots de 100 livres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 01 
tres fine, lots de 5 ii 50 kg . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2. 52 
qualite S, lots de 10 tonnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . 1. 68 

Fines (95-96%). . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 65 
tamisees ii 300 mailles . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . 1. 80 

Briquettes, lots de 10 tonnes............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 83 
Oxyde de cobalt, la livre, qualite ceramique,livre 

(3c. de plus ii l' ouest du Mississippi) 
70 ii 71% de Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 28 
72 1/2 ii 73 1/2% de Co. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1. 32 

Cobalt ii usage metallurgique (75-76%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 85 
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TARIFS DOUANIERS 

Tarif de Tarif de la 
preference nation la plus 
britannique favorisee 

CANADA 
Mineral en franchise en franchise 
Cobalt metal (morceaux, 

poudre, !ingots, blocs) en franchise 10% 
Oxyde de cobalt en franchise 10% 
Barres de cobalt 10% 10% 

ETATS-UNIS 
Mineral de cobalt. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . en franchise 
Metal. . . • . . • . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • en franchise 
Oxyde de cobalt .................•..•..... 1. 5c. la liv. 
Sulfate de cobalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 5c. la liv. 
Linoleate de cobalt ............•.....•.... 7. 25c. la liv. 
Autres composes et sels de cobalt. • . . . . . . . 12% ad valorem 

Cobalt 

Tarif 
general 

en franchise 

25% 
10% 
25% 



Des mineurs piquent et boulonnent le toit 0 I' aide de «girafes n dans un chantier 
d'abattage par chambre et piliers. Gaspe Copper Mines, Limited. 
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Le cuivre 

A. F. KILI.JN* 

La penurie de cuivre a persiste au cours de 1965. L'intense activite indus
trielle, la guerre au Viet-nam et une demande croissante de ce metal dans les 
pays sous-c:Ieveloppes ont porte la consommation a de nouveaux sommets. Au 
cours de l 'annee l 'instabilite politique dans plusieurs pays producteurs de 
cuivre, ainsi que des greves, ont entraine des pertes de production. Malgre un 
record de production dans le monde libre, la penurie se maintiendra probable
ment jusqu 'au dernier trimestre de 1966, voire meme se prolongera jusqu 'en 
1967. La consommation de cuivre dans le monde libre a augmente d 'environ 
4 p. 100 sur celle de 1964 et a atteint 5, 125, OOO tonnes environ y compris les 
materiaux secondaires. Avec une augmentation d'environ 7 p. 100, la produc
tion miniere a ete evaluee autour de 4,720,000 tonnes. 

Ce decalage entre la production et la consommation a exerce une 
pression sur les prix et a provoque une tendance a la hausse durant l'annee. 
Les fluctuations des prix sont analysees a la fin de ce rapport et sont indiquees 
dans le graphique intitule "Prix du cuivre, 1965 ". 

La guerre au Viet-nam et la menace d' interruption des expeditions de 
Zambie, par suite de la crise politique en Rhodesie, ont amene le Canada, les 
Etats-Unis' la Grande-Bretagne, l' Australie et le Japon 1l. reglementer l I expor
tation du cuivre. L' effet de ces restrictions a ete surtout ressenti par l' indus
trie des rebuts. Au cours du premier semestre de 1966, les Etats-Unis ont 
limite 1 'exportation des rebuts il.15, OOO tonnes de contenude cuivre et l' Australie, 
la Grande-Bretagne et le Japon ont interrompu toutes leurs exportations de 
rebuts. Aucune restriction n' a ete imposee sur le commerce du cuivre entre 
le Canada et les Etats-Unis. Les restrictions imposees par le Canada n' ont 
ete que des mesures de precaution en vue de parer aux cas d' urgence et de 
prevenir l' exportation de cuivre 1l. l' etranger en provenance des Etats-Unis. 

La production miniere canadienne, ainsi que la production et la con
sommation de cuivre affine, ont augmente en 1965; seul le volume de cuivre 
exporte a accuse une diminution. En atteignant 517, 247 tonnes evaluees 1l. 
$388, 005, 039, la production miniere a, pour la premiere fois, depasse 500, OOO 
tonnes et marquait une augmentation de 30, 347 tonnes sur l' annee precedente. 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Cuivre: production, commerce et consommation 

PRODUCTION! 
Toutes formes 

Tonnes 
courtes 

Ontario .................... 197, 917 
Quebec .................... 158, 088 
Colombie-Britannique ....... 57,561 
Manitoba .................. 29,777 
Saskatchewan .............. 20,442 
Terre-Neuve ............... 13,615 
Nouveau-Brunswick ......... 9,296 
Territoires du Nord-Quest .. 
Nouvelle-Ecosse ........... 204 

1964 

$ 

131,458,795 
105,602,844 
38, 418, 929 
19,891,109 
13,655,333 

9,095,013 
6,209,736 

136,075 

Tonnes 
courtes 

219,183 
176,074 
44,069 
31,011 
19,236 
17,348 

9,696 
425 
205 

1965p 

$ 

163,860,900 
132, 407' 661 
33,139,640 
23,320,582 
14,465,309 
13,045,795 
7,291,392 

319,600 
154,160 

Total. ..................... 486, 900 324, 467, 834 517, 247 388, 005, 039 

Affine ...................... 408, 509 433,552 

EXPORTATIONS 
Minerai, concentre et matte 

Japon .......•............. 65, 211 32, 112, 839 52,555 32,940,477 
Norv~ge ................... 12,359 5,707,620 15,525 8, 530, 287 
Etats-Unis ................. 13,223 6,533,306 7,217 4,272,924 
Su~de ..................... 7,168 4,802,712 4,645 4,864,256 
Belgique et Luxembourg ..... 1,968 651,489 2,653 1,114,687 
Allemagne occidentale ...... 2,546 1,046,577 1,859 1,055,322 
Grande-Bretagne ........... 1,598 864,907 1,664 1,109,493 
Autres pays ................ 477 150,053 882 359,855 

Total. ..................... 104, 550 51,869,503 87,000 54,247,301 

Laitiers, Eroduits d I ecumage 
et boues 
Etats-Unis ................. 278 150,199 277 189,124 
Belgique et Luxembourg ..... 234 150, 474 
Espagne ................... 59 33, 191 163 125,353 

Total ...................... 337 183,390 674 464,951 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

EXPORTATIONS (suite) 
Rebuts de cuivre 

Etats-Unis •••.............. 1,243 965,500 4,201 3,823,985 
Yougoslavie ................ 464 311, 675 3,413 2,931,257 
Allemagne occidentale ...... 2,582 1,795,177 2,942 2,448,124 
Espagne .......•.....•..... 1,468 991,622 2,688 2,326,042 
Hongrie ................... 1,309 1,037,205 
Grande-Bretagne •...•.....• 1,639 1,623,520 
Pays-Bas ..•............... 279 218,270 853 767,800 
Japon .........•........... 6,439 4,359,162 818 684, 719 
Belgique et Luxembourg ..•.. 42 10,216 855 698,283 
Italie ..........•........... 108 63,379 588 467, 710 
Autres pays ................ 522 333,674 578 511, 511 

Total. ......•..•........... 13,147 9,048,675 19,884 17,320,156 

Rebuts de laiton et de bronze 
Japon ..............•...•.. 5,164 2,674,553 4,250 2,556,356 
Etats-Unis ...........•..... 1,414 614,760 2,099 1,221,015 
Allemagne occidentale ...... 1,152 653,085 1,148 681,641 
Pays-Bas ...........•...... 416 230,893 733 456,279 
Italie ..................... 167 79,762 500 293,728 
Autres pays ......••........ 56 26,208 562 307,775 

Total. ................•.... 8,369 4,279,261 9,292 5,516,794 

Rebuts d' alliag:es de cuivre, 
non designes ailleurs 
Japon ..................... 167 85,880 277 135,397 
.Etats-Unis ...•...•.•.....•. 202 61,859 162 81,590 
Allemagne occidentale ....•. 51 25,818 67 35,706 
Autres pays ................ 29 18,662 70 29,417 

Total. .....•..••.......•... 449 192,219 576 282, 110 

Profiles d' affinerie 
Grande Bretagne •.......... 110, 396 72,208,723 106,098 78, 264, 114 
Etats-Unis ................ 85,293 58,400,833 71, 057 53, 375, 411 
France .....•.............• 15,666 9, 677, 849 11, 525 8,549,419 
Allemagne occidentale ...... 2,907 1,919,921 3,680 2,751,596 
Sui!'lde •....•..•.........•.. 2, 303 1,518,209 2, 421 1,777,225 

95188-14 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

EXPORTATIONS (suite) 
Profiles d' affinerie {fin~ 

Suisse •.................. 1,373 905,180 1,439 1,060,896 
Belgique et Luxembourg .... 1,835 1,235,573 1,316 921, 110 
Italie ..................... 1,735 1,149,048 968 723,209 
Portugal. ................. 505 334,949 729 518,428 
Autres pays ............... 2,260 1,458,607 597 459,345 

Total ....•................ 224,273 148,808,892 199,830 148,400,753 

Barres, tiges et erofiles de 
cuivre ~trons:ons~ non desi-
gnes ailleurs 
Norvi':lge .................. 6,673 4,487,296 9,257 6,810,420 
Etats-Unis ..........•..... 4,126 3,308,807 7,214 5,924,260 
Suisse ................... 6,205 3,894,528 3,189 2,371,491 
Danemark ................ 2,022 1,353,425 2,860 2, 094, 383 
Pakistan .................. 3,758 2,339,697 2,980 2,036,475 
Grande-Bretagne ........•. 2,746 1,966,677 2,376 1,808,583 
Espagne .......•.......... 1,822 1,190,903 1,834 1,380,638 
Pays-Bas ...•...........•. 314 582 465,147 
Venezuela ................ 1,413 1,106,126 565 499,460 
Colombie ..............•.. 683 523,538 471 413,988 
Autres pays ............... 1,406 1,028,868 1,270 1,075,749 

Total. .........•.•........ 30,854 21,200,179 32,598 24,880,594 

Plagues, feuilles, bandes de 
cuivre et Eroduits z:!lats 
f::tats-Unis .•.............. 2,671 2,512,293 1, 634. 1,737,615 
Nouvelle-Zelande ........•. 492 487' 030 379 434,433 
Venezuela ................ 163 156,808 212 226,379 
Porto Rico .•.....•.•...•.. 228 216,344 80 81, 043 
Grande-Bretagne .......... 137 149,211 60 68,313 
Autres pays ............... 422 400,478 279 294,178 

Total. .................... 4, 113 3,922,164 2,644 2,841,961 

Tu~aux et tubes 
f::tats-Unis ................ 2,109 1,861,270 2,950 3,260,624 
Nouvelle-Zelande .....•••.. 2,386 2, 614, 049 2,047 2,596,638 
Grande-Bretagne .........• 916 1, 011, 191 798 866,262 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

EXPORTATIONS (suite) 
Tuiaux et tubes {fin) 

Venezuela ................ 394 400,675 530 570,939 
Porto Rico ................ 514 519,979 242 277,523 
Philippines ............... 412 479,252 242 284, 847 
Autres pays .............•. 2,202 2,323,120 1,562 1,864,727 

Total. ...•...........•.... 8,933 9,209,536 8, 371 9,721,560 

Fils et ca.bles non isoles 
Etats-Unis ........•....... 119 117,365 852 897,649 
Pakistan ........•........ 11 7,707 857 833, 281 
Grande-Bretagne .......... 258 226,601 357 306, 148 
Bolivie ................... 3 2,998 139 129, 481 
Costa Rica ...........•... 24 19,082 64 60,973 
Autres pays ............... 433 353,007 394 389,502 

Total. .....•.............• 848 726,760 2,663 2,617,034 

Profiles d' affinerie, tron~ons 
et eroduits plats de 
cuivre allie 
:Etats-Unis ................ 1,555 1,383,296 2,312 2,203,566 
Danemark ................ 27 28, 231 189 153,153 
Venezuela ...•.•.......... 183 160,015 142 140,432 
Pakistan ................. 188 122,993 83 64,044 
Autres pays ..........•.... 1,383 1,258,300 490 509, 425 

Total. .................•.. 3,336 2,952,835 3,216 3,070,620 

Tu;}'.aux et tubes de cuivre allie 
Etats-Unis ................ 1,275 1,325,326 1,039 1,346,399 
Iran ...............•...... 150 163,555 164 183,031 
Venezuela ..•..••.....•... 139 153,976 167 263,094 
Nouvelle-Zelande .•........ 218 243,043 117 150,350 
Autres pays ............... 727 826,703 341 384,078 

Total •...................• 2,509 2,712,603 1,828 2,326,952 

95188-14~ 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

EXPORTATIONS (fin) 
Fils et cn.bles de cuivre 

allie, non isoles 
Etats-Unis ................ 336 496, 069 420 572,148 
Australie ................. 14 28,788 30 63, 833 
Grande-Bretagne .......... 30 54,468 27 62,013 
Autres pays ............... 31 28,862 18 23,599 

Total. .....•..•..•.....•.. 411 608,187 495 721,593 

Produits ouvres de cuivre et 
de cuivre allie, non desi-
gnes ailleurs 
Etats-Unis ................ 114 159, 112 115 179, 033 
Autres pays .•............. 13 62,859 18 90, 051 

Total. ...•...........•.... 127 221,971 133 269, 084 

Fils et cn.bles isoies2 
Etats-Unis ................ 8,659 11,366,533 9,014 12,990,759 
Philippines .....•......... 586 789,605 613 909,755 
Nigeria .................. 154 588 712, 202 
Costa Rica ................ 7 8,646 279 290, 116 
Thailande ................. 8 9,692 258 328,087 
Chili .•................... 165 180,560 188 265,578 
Bahamas ...............•. 70 73, OOO 189 211, 610 
Nouvelle-Zelande •......... 218 265,521 190 266,575 
Pakistan .................. 66 64,851 104 118, 270 
Autres pays ............... 1,583 1,563,656 1,090 1,364,518 

Total. ..•................. 11,362 14,322,218 12,513 17,457,470 

IMPORTATIONS 
Cuivre (mineral, concentres 

et rebuts) .....••......•.•. 2,215 1,370,558 1,845 1, 303, 890 
Cuivre (profiles d' affinerie) .. 6, 771 4,444,817 5,147 4,542,056 
Barres, tiges et profiles 

(trongons), non designes 
ailleurs ...•....•....•.... 925 816,588 1,272 1,501,885 

Plaques, feuilles, bandes et 
produits plats de cuivre ••.. 122 200,648 1, 771 2,247,195 
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Tableau 1 (fin) 

1964 1965p 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

IMPORTATIONS (fin) 
Tubes et tuyaux de cuivre 431 617,189 1, 240 1,937,815 
Fils et ca.bles de cul vre, 

non isoles ................ 260 312,125 281 425,908 
Rebuts de cuivre allie ....... 218 104,837 515 245,407 
Profiles d' affinerie, 

barres, tiges et tron-
QOns de cuivre allie •...•.. 1,105 1,320,990 3, 513 3, 931,408 

Plaques, feuilles, bandes 
et produits plats de 
cuivre allie ............•.. 964 1,007,960 3,963 4,993,050 

Tuyaux et tubes de cuivre 
allie ....•................ 732 1,090,840 1,145 1,984,284 

Fils et dl.bles de cuivre 
allie, non !soles ...•....... 887 1,266,292 1,090 1,696,694 

Produits ouvres de cuivre 
et de cuivre allie, non 
designes ailleurs .......... 3,089,153 3,660,959 

CONSOMMATION3 
Affine ..................... 202,225 225,185 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lcuivre ampoule et cuivre recuperable contenus dans la matte et les concentres 
expo~s. 2Comprend aussi de faibles quantites de fils et ca.bles is oles qui ne 
sont pas en cuivre. 3Expeditions des producteurs aux marches du pays. 
p: preliminaire -: neant ... : moins d' une tonne courte 

La production de 433, 552 tonnes de cuivre affine etait superieure de 25, 043 
tonnes sur celle de 1964, tandis que la consommation de cuivre affine etait de 
22, 960 tonnes plus elevee qu' en 1964 et atteignait 225, 185 tonnes. La produc
tion en Colombie-Britannique a decline de 17, 550 tonnes ce qui a reduit les 
exportations de mineral et de matte de cuivre ll. 87, OOO tonnes. Les exportations 
de cuivre affine, d' un tonnage de 199, 830 tonnes, ont baisse de 11 p. 100 par 
rapport ll. l' annee precedente. 

Les prix eleves et la demande soutenue de cuivre ont stimule la mise 
en valeur et l' exploration des regions cupriteres du Canada. 
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TABLEAU 2 

Cuivre: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Impor- Consom-
Production Exportations tations mation** 

Toutes Minerai 
formes* Affine et matte Affine Total Affine Affine 

1956 354,860 328,458 40,993 174,844 215,837 2,541 145,286 
1957 359,109 323,540 46, 548 198, 794 245,342 4,175 118, 225 
1958 345, 114 329,239 30,316 224,638 254,954 1 122,893 
1959 395,269 365,366 32,070 222,437 254,507 .105 129,973 
1960 439,262 417,029 47,633 278,066 325,699 25 117. 636 
1961 439,088 406,359 42,894 266,247 309,141 3 141, 807 
1962 457,385 382,868 89,374 223,043 312,417 147 151,525 
1963 452,559 378, 911 92,930 214,987 307,917 6,549 169,750 
1964 486,900 408,509 104,550 224,273 328,823 6, 771 202,225 
1965p 517,247 433,552 87,000 199,830 286,830 5,747 225,185 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Cuivre ampoule et cuivre recuperable contenus dans la matte et les concen
tres exportes. 

**Expeditions des producteurs aux marches du pays. 
p: preliminaire 

PRODUCTION ET MISE EN VALEUR 

Le tableau 3 donne les details de la production et de la mise en valeur des 
mines individuelles, et l' exp<;>se suivant resume la situation mini~re dans 
chaque province. 

Terre-Neuve et Labrador 
La production de cuivre de la province continue a augmenter a mesure 

que s' accrort le nombre de mines actives et que les mines existantes prennent 
de l' expansion. La mine Whalesback Pond de la British Newfoundland Explo
ration Limited, mise en production en 1965, porte a cinq le nombre d' exploi
tations actives. En 1965, la province a produit 17, 348 tonnes de cuivre evaluees 
a $13, 045, 795, ce qui represente par rapport a 1964 une augmentation de 3, 733 
tonnes valant $3, 950, 782. 

La mine et 11 usine de Whales back Pond, a six milles au sud-ouest de 
Little Bay, d' une capacite de 2, OOO tonnes par jour, ont ete mises en exploita
tion en juillet. Les concentres sont transportes par camion a Little Bay et 
entreposes dans un hangar adjacent a celui de l' Atlantic Coast Copper 
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Corporation Limited; ils sont ensuite charges du quai de l' Atlantic Coast Copper 
sur des mineraliers et transportes a la fonderie de la Gaspe Copper Mines, 
Limited, a Murdochville (Quebec). 

Les forages au diamant en vue d' explorer la zone mineralisee de 
l' Atlantic Coast Copper, au dela du niveau de 1, 350 pieds, ont donne des resul
tats encourageants, et la societe fa it approfondir le puits d' extraction jusqu' a 
2, OOO pieds. L' extraction du minerai au-dessous des anciens chantiers a 
necessite des chevalements plus eleves et l' usine sera dotee en 1966 d' un 
broyeur a barres d I une Capacite jOUrnaliere de 1, 400 tonnes• 

La Consolidated Rambler Mines Limited, pres de Baie-Verte, amena
geait le massif de minerai Est en vue d' en commencer l' exploitation en 1966 et 
agrandissait son usine pour porter sa production de 500 a 1, 500 tonnes par jour. 

La mine Tilt Cove de la First Maritime Mining Corporation Limited a 
continue la recuperation de mineral a basse teneur des gites precedemment 
exploites. Censee devoir fermer au milieu de 1965, la mine continuera nean
moins a fonctionner au cours de 1966. La First Maritime a poursuivi le tra
c;age du massif de sa mine Gullbridge a Gull Pond, pres de Badger, oii elle 
construit actuellement une usine d' une capacite de 1, 500 tonnes par jour. 

Des equipes d' exploration etaient al' oeuvre dans la province et la Big 
Nama Creek Mines Limited, a York Harbour, ouvrait une galerie a flanc de 
coteau pour explorer un g!te de cuivre pres de cette ville de la cote ouest. 

Nouvelle-:Ecosse 
La production de cuivre en Nouvelle-Ecosse provient uniquement de la 

mine de plomb-zinc de la Magnet Cove Barium Corporation, pres de Walton. 
La Mariner Mines Limited a poursuivi l' exploration et le sondage de 

son gisement de cui vre-molybdene a six milles au sud-ouest de Sydney, dans 
l' fle du Cap-Breton. 
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Nouveau-Brunswick 
Aucune nouvelle mine n' a ete ouverte en 1965, mais deux gttes de zinc

plomb-cuivre seront mis en exploitation en 1966. La production de cuivre de la 
province en 1965 a atteint 9, 696 tonnes evaluees il $7, 291, 392; elle depasse 
leg~rement Celle de 1964 dont le tonnage etait de 9, 296 tonnes d I Une Valeur de 
$6, 209, 736. La Cominco Ltee a continue l' exploitation de sa mine Wedge et 
a intensifie ses travaux de sondage souterrains. La Heath Steele Mines Limited 
creuse presentement un puits sur sa propriete et compte doubler sa production 
en la portant il 600, OOO tonnes par annee d' ici 1968. 

De son cote, la Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited 
agrandissait son usine de concentration en vue d' augmenter de 2, 250 tonnes par 
jour la capacite de traitement du minerai provenant de son massif no 6. L' ex
traction se fora 1l ciel ouvert et l' usine produira un concentre en vrac. 

La Key Anacon Mines Limited amenageait son massif de mineral no 2 
en vue de commencer l' extraction en 1966 et poursuivait l' exploration et le 
tra<;age de zones mineralisees connues. La societe prevoit la construction d' une 
usine con<;ue pour produire 800 tonnes par jour en 1966. 

L' Anaconda Company (Canada) Ltd. explorait son massif de mineral 
Caribou par chassage souterrain et forage au diamant. Nombre d' autres socie
tes exploraient des gisements dans la region de Bathurst-Newcastle. 

Quebec 
Trois nouvelles mines ont ete ajoutees il la liste des producteurs en 

1965. La production provinciale de cuivre a ete de 176,074 tonnes evaluees 1l 
$132, 407, 661, soit 17, 986 tonnes et $26, 804, 817 de plus qu' en 1964. 

La Gaspe Copper Mines, Limited, 1l Murdochville, a annonce des 
projets d' expansion dont l' un est de porter la capacite journali~re de son con
centrateur de 7, 500 1l 11, OOO tonnes et l' autre d' effectuer l' ouverture d' une 
mine 1l ciel ouvert afin de mettre en valeur le massif de mineral Copper Moun
tain d' ici 1967. Les Explorations Terra Nova ltee, societe filiale de la Price 
Brothers & Company, Limited, ont fait une decouverte importante de cuivre 
dans le pare provincial de la Gaspesie 1l l' ouest de Murdochville; cette decouverte 
a fait affluer dans la region des equipes de jalonnage, de prospection et de 
sondage. 

La Soctete Mini~re Cupra Ltee est au nombre des nouveaux produc
teurs du Quebec. Sa propriete situee pr~s de Stratford Place, 1l deux milles 
et demi environ de la mine Solbec, permet de transporter journellement par 
camion autour de 800 tonnes de minerai de la mine Cupra 1l l' usine Solbec. 

Les mines de la region de Chibougamau ont poursuivi leurs travaux 
d' extraction, d' exploration et de mise en valeur. La Campbell Chibougamau 
Mines Ltd. se preparait 1l demenager son usine de la mine Main 1l la mine 
Henderson, ou se trouve la majeure partie de ses reserves de mineral. 

Dans le canton Poirier, au nord d' Amos, la soctete Mines de Poirier 
inc., filiale de la Rio Algom Mines Limited, a commence l' exploitation de son 
massif de mineral cuivre-zinc. L' usine, d' une capacite journali~re de 1, 500 
tonnes, etait en VOie d I agrandissement afin de POUVOir traiter leS 700 tonnes de 
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minerai par jour provenant de la mine avoisinante de la Joutel Copper Mines 
Limited, dont la production doit commencer en 1966. 

Les mines des regions de Matagami, Normetal, Noranda et Val-d' or, 
dans le nord-ouest du Quebec, ont maintenu leur rythme de production et de 
mise en valeur. 

Pres de Belleterre, la Lorraine Mining Company Limited a commence 
l' exploitation de son massif de minerai nickel-cuivre a la moyenne journaliere 
de 400 tonnes; les concentres sont expedies a la fonderie de l' International 
Nickel Company of Canada, Limited, a Coppar Cliff (Ont. ). 

La Gaspe Copper Mines, Limited, a Murdachville (Quebec). A gauche, 
le chantier d'exploitation du gisement de Copper Mountain. 
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LE CUIVRE AU CANADA, 1965 
• PRODUCTEUR 

• PRODUCTEUR EVENTUEL 

~ 
A AFFINERIE 
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PRODUCTEURS 

1. Atlantic Coast Copper Corporation The Patino Mining Corporation 
Limited (Copper Rand Mines Division) 

British Newfoundland Exploration (4 mines) 
Limited (Whalesback Pond) 7. Mattagami Lake Mines Limited 

Consolidated Rambler Mines Ltd. New Hosco Mines Limited 
First Maritime Mining Orchan Mines Limited 

Corporation Limited Mines de Poirier inc. 
2. American Smelting and Refining 8. Lake Dufault Mines, Limited 

Company (Buchans Unit) Manitou-Barvue Mines Limited 
3. Gaspe Copper Mines, Limited Noranda Mines Limited 
4. Brunswick Mining and Smelting Q.uemont Mining Corporation, 

Corporation Limited Limited 
Cominco Ltee Sullico Mines Limited 

(mine Wedge) (mine East Sullivan) 
Heath Steele Mines Limited Marbridge Mines Limited 

5. Solbac Copper Mines, Ltd. 9. Normetal Mining Corporation, 
La Societe Mini~re Cupra Ltee Limited 

6. Campbell Chibougamau 10. Lorraine Mining Company Limited 
Mines Ltd. (4 mines) 11. Copperfields Mining Corporation 

Merrill Island Mining Limited (mine Temagami) 
Corporation, Ltd. 12. Kam-Kotia Porcupine Mines, 

Opemiska Copper Mines Limited 
(Quebec) Limited Mcintyre-Porcupine Mines, 

Limited 
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13. Falconbridge Nickel Mines, 20. 
Limited (5 mines, 1 fonderie) 

The International Nickel Company 21. 
of Canada, Limited (8 mines, 22. 
2 fonderies, 1 affinerie) 

14. Rio Algom Mines Limited 23. 
(Pronto Division) 24. 

15. Sheridan Geophysics Ltd. 25. 
(mine Coppercorp) 26. 

16. Noranda Mines Limited 
(Geco Division) 27. 

Willecho Mines Limited 
Willroy Mines Limited 

1 7. North Coldstream Mines Limited 28. 
18. Metal Mines Limited 29. 
19. Sherritt Gordon Mines, Limited 

Cuivre 

Hudson Bay Mining and Smelting 
Co., Limited (5 mines, 1 fonderie) 

Anglo-Rouyn Mines Limited 
The Granby Mining Company 

Limited (Phoenix Division) 
Craigmont Mines Limited 
Bethlehem Copper Corporation Ltd. 
Giant Mascot Mines, Limited 
The Anaconda Company (Canada) 

Ltd. (Britannia Division) 
The Consolidated Mining and 

Smelting Company of Canada 
Limited (mine Coast Copper) 

Mt. Washington Copper Co. Ltd. 
Cowichan Copper Co. Ltd. 

(mine Sunro) 

PRODUCTEURS EVENTUELS 

30. 

31. 

32. 
33. 

34. 

First Maritime Mining Corpora- 35. 
tion Limited (mine Gullbridge) 

Brunswick Mining and Smelting 
Corporation Limited (mine no 6) 36. 

Joutel Copper Mines Limited 
Falcon bridge Nickel Mines, 37. 

Limited (mine Strathcona) 
The International Nickel Company 38. 

of Canada, Limited 39. 
(4 mines, 1 usine) 40. 

Texas Gulf Sulphur Company 
Canadian Jamieson Mines Limited 41. 

42. 

Hudson Bay Mining and Smelting 
Co. , Limited (mines Osborne Lake 
et Anderson Lake) 

Sherritt Gordon Mines, Limited 
(mine Fox Lake) 

The Granby Mining Company 
Limited (mine Granisle) 

Granduc Mines, Limited 
New Imperial Mines Ltd. 
Falconbridge Nickel Mines , 

Limited (mine Wesfrob) 
Minoca Mines Ltd. 
Western Mines Limited 

AFFINE RIES 

13. The International Nickel 
Company of Canada, Limited 

42. Canadian Copper Refiners 
Limited 

Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent ~ ceux indiques sur 
la carte. 

Ontario 
L' augmentation de la production de cuivre dans cette province en 1965 

est due en majeure partie ~ la production accrue des mines de nickel-cuivre de 
la region de Sudbury. La production provinciale de 219, 183 tonnes, evaluees 
~ $163, 860, 900, a depasse de 21, 266 tonnes et $32, 402, 105 celle de 1964. 

Dans la region de Sudbury, l' International Nickel Company of Canada, 
Limited (!NCO) a commence en 1965 l' exploitation de la mine McLennan et se 
prepare ~ exploiter celle de Totten en 1966, les mines Coleman, Kirkwood et 
Copper Cliff North en 1967 et celle de Little Stobie (6, OOO tonnes par jour) en 
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1968. La production de la mine Stobie sera augmentee et unconcentrateurd'une 
capacite de 22, 500 tonnes par jour sera construit pour traiter le mineral des 
mines Stobie et Little Stobie. Un puits vertical de 7, 150 pieds a six comparti
ments sera fonce a la mine Creighton pour permettre l' exploitation du mineral 
en profondeur. L' amelioration apportee aux installations de grillage et de 
refroidissement des mattes a la fonderie permettra de traiter ce volume supple
mentaire. La Falconbridge Nickel Mines, Limited amenage le massif de minerai 
Strathcona. a la limite nord du bassin, en vue de son exploitation en 1967. Une 
usine d' une capacite journali~re de 6, OOO tonnes est en cours de construction; 
les concentres seront transportes par rail jusqu' a la fonderie de Falconbridge, 
oii la societe a termine l' installation d' un nouveau haut-fourneau en janvier 1965. 

Pres de Timmins, la Kam-Kotia Porcupine Mines, Limited adecouvert 
de nouvelles venues de mineral sur sa propriete et elle execute actuellement des 
travaux pour porter la profondeur de son puits de 1, 036 pieds a 2, OOO pieds 
environ. La Texas Gulf Sulphur Company, dans le township Kidd, avait presque 
termine le decapelage du mort-terrain de son massif de mineral et, vers la fin 
de l' annee, elle a fait des envois d' essai al' usine Kam-Kotia. La socieM a 
egalement execute son projet de porter la capacite de son usine de 6, OOO a 9, OOO 
tonnes de mineral par jour et elle espere atteindre une production annuelle de 
50, OOO tonnes. De son cote, la Canadian Jamieson Mines Limited construfsait 
une usine d' une capacite de 400 tonnes par jour et amenageait sa mine du town
ship Jamieson en vue d' en commencer l' exploitation en 1966. 

Les autres producteurs de l' Ontario comprenaient la Geco Division de 
la Noranda Mines Limited et la Willroy Mines Limited a Manitouwadge; la 
Copperfields Mining Corporation Limited a Timagami; la North Coldstream 
Mines Limited a Kashabowie; la Pronto Division de la Rio Algom Mines Limited 
a Spragge et la mine de nickel-cuivre de la Metal Mines Limited a Gordon Lake. 

Les nouvelles mines entrees en exploitation comprennent celle de la 
Sheridan Geophysics Limited, pres de Batchawana, dont la production a com
mence en novembre au rythme journalier de 500 tonnes et le massif de mineral 
Willecho a Manitouwadge, exploite depuis mars par la Willroy et la Lun-Echo 
Gold Mines Limited. 

Un certain nombre de proprietes etaient en cours d' amenagement, dont 
celles de la Tribag Mining Co., Limited, pres de Batchawana, de la Munro 
Copper Mines Limited, pres de Matheson et de la Genex Mines Limited, pres 
de Timmins. 

Manitoba 
La production manitobaine en 1965 a fourni l, 234 tonnes de plus qu' en 

1964 et a atteint 31, 011 tonnes. La Hudson Bay Mining and Smelting Co. ,Limited 
a exploite, en plus de sa mine Flin Flon, les mines Chisel Lake, Stall Lake et 
Schist Lake pres de Snow Lake. La societe possede une usine centrale, une 
fonderie de cuivre et une usine de reduction de zinc a Flin Flon. Au cours de 
l'annee elle a amenage les mines Osborne Lake et Anderson Lake, pres de Snow 
Lake, en vue de leur exploitation. 

A Lynn Lake, la Sherritt Gordon Mines, Limited a poursuivi a sa mine 
de nickel-cuivre l' execution de son programme de production, de mise en va-
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leur et d' exploration; en m~me temps, elle se preparait a f oncer un puits 
d'extraction a son gisement de zinc-cuivre Fox Lake, a environ 34 milles au 
sud-ouest. 

Saskatchewan 
Les 19, 236 tonnes de cuivre, evaluees a $14, 465, 309, que la Saskat-

. chewan a produites en 1965, provenaient presque enti~rement de la partie du 
massif de minerai Flin Flon situee dans la province et appartenant a la Hudson 
Bay Mining and Smelting Co., Limited. Le minerai traite a Flin Flon a donne 
en 1965 une production inferieure de 1, 206 tonnes a celle de 1964. La Hudson 
Bay exploite egalement la mine Coronation, situee a 18 milles environ au sud
ouest de Flin Flon, ainsi que la mine Flexar oil la societe effectuait des travaux 
de preparation pour la production. L' exploitation de la mine Coronation a cesse 
en aoQ.t par suite de 1 'epuisement des reserves de minerai. 

Pr~s de Lac La Ronge, la Rio Algom Mines Limited amenageait le 
gisement de la mine Anglo-Rouyn et reconditionnait les installations de son 
usine d' une capacite de 900 tonnes par jour. Les concentres seront transportes 
a la fonderie de Flin Flon par camion. 

Colombie-Britannique 
La Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont ete les seules provinces 

productrices de cuivre a connattre une baisse de production en 1965. En 
Colombie-Britannique, cette baisse a ete la consequence, pour partie, d' arr~ts 
de travail a la suite de gr~ves dont une a la mine Craigmont, pr~s de Merritt, 
qui a dure d' octobre a la fin de 11 annee, et l' autre a la mine Britannia qui ne 
s' est terminee qu' en avril, et aussi de la fermeture continue de la mine Sunro. 

L' Anaconda Company (Canada) Ltd. a commence la remise en etat de 
la mine Britannia, a vingt milles au nord de Vancouver, apr~s r~glement en 
mars du conflit ouvrier. Des preparatifs sont fa.its en vue d' extraire du minerai 
a basse teneur de l' affleurement du massif du bassin de Jane Creek, a pr~s de 
4, OOO pieds au-dessus du niveau de lamer. Le minerai sera transporte par 
camion a l' usine, distante d' environ six milles et situee au niveau de la mer. 

Sur l'tle Vancouver, la mine Sunro de la Cowichan Copper Co. Ltd., a 
Jordan River, a recommence la production a une echelle reduite apres sa fer
meture en decembre 1963 a la suite d 'une inondation. La Western Mines 
Limited, a l'extremite sud du lac Buttle, amenageait son massif de minerai 
zinc-cuivre-plomb aux fins de production en 1966 et construisait une usine d' une 
capacite de traitement journalier de 750 tonnes. La Mt. Washington Copper Co. 
Ltd. a Courtenay et la Cominco Ltee au lac Benson ont maintenu leur rythme de 
production. 

La Bethlehem Copper Corporation Ltd. executait des travaux d' agran
dissement de son usine en vue de traiter 10, OOO tonnes de mineral par jour en 
1966; sa mine est situee dans la region de Highland Valley, a environ 26 milles 
a l' ouest d' Ashcroft. La Granby Mining Company Limited continuait l' exploita
tion de sa mine Phoenix, pr~s de Greenwood, etamenageaitlegisement de cuivre 
Granisle, sur une tle du lac Babine, pour une production moyenne de 5, OOO tOnnes 
par jour en 1966. 



Societe et emplacement 

Terre-Neuve 
American Smelting and Refining 

Company (Buchans Unit). Buchans 

Atlantic Coast Copper Corporation 
Limited, Little Bay 

British Newfoundland Exploration 
Llmited, mine Whalesback, 
Springdale 

Consolidated Rambler Mines 
Limited, Bale-Verte 

First Maritime Mining Corporation 
Limited, Tilt Cove 

Nouvelle-Ecosse 
Magnet Cove Barium Corporation, Walton 

Nouveau-Brunswick 
Brunswick Mining and Smelting Corporation 

Limited, proprl~W nO 12, Bathurst 

Cominco LWe, mine Wedge, 
Bathurst-Newcastle 

Heath Steele Mines Limited, 
Bathurst-Newcastle 

CapaciW de 
11 usine 

(tonnes/jour) 

1, 250 

1, 150 

1, 500 

500 

2,350 

125 

4, 500 

750 
(par camlons ~ 
11 usine de la 
Heath Steele) 

1, 500 

TABLEAU 3 

Societes productrices en 1965 

Mineral prodult 
en 1965 
(1964) 

(tonnes courtes) 

366, OOO 
(383, OOO) 

292, 023 
(317' 529) 

165, OOO 
(-) 

128, 625 
(57' 381) 

713, 662 
(792, 313) 

(48, 927) 

1, 657' 519 
(777' 902) 

271, 649 
(281, 656) 

211, oooe 
(290, OOO) 

Teneur 
Cuivre Zinc 

(%) (%) 

1.12 13.37 

1.10 

1.32 

1. 48 1. 98 

0.82 

0. 62 1. 70 

0.30 9. 51 

0. 97 6. 01 

Nickel 
(%) Faits nouveaux 

Travau.x courants d' exploration et de mise en valeur. 

Tractage du massif de mineral au niveau de 1, 350 pieds. Une galerie 
sera creuaee pour explorer la zone nord au niveau de 750 pieds. 
Broyeur a barres ajoute ~ l' usine. 

Usine terminee en septembre 1964, les essais ont pris fin en juillet 
1965; le rythme d' extraction avait atteint 1, 592 tonnes par jour en 
decembre. Travaux courants d' exploration et de mise en valeur. 

Pults de la zone fonc~ a 1, 125 pleds au-<lessous du collet, instal
lation de surface terminee. Trac;age laMral projeW pour 1966, 
L' :igrandi.Ssement de l' usine pour en porter la capacite a 1, 500 
tonnes par jour sera termine en 1966. 

La recuperation du minerai restant a basse teneur a permis de 
poursuivre l1 exploration et la mise en valeur de la mine. 

Travali( courants de mise en valeur. 

Travali( courants de mise en valeur a la mine no 12. Rajout d 1 une 
capaci~ de 2, 250 tonnes par jour en construction a l' usine nO 12 
pour traiter le mineral de la mine no 6. 

Exploration en profondeur en vue de decouvrir de nouveaU}( massifs 
de mineral. 

L' exploitation de la zone lnf~rieure Bl a continue. On a commence 
a creuser le puits no 3. 

N> 
0 
N> 



Quebec 
Campbell Chlbougamau Mines Ltd. (mines 

Main, Kokko Creek, Cedar Bay et 
Henderson), lac Dore, Chibougamau 

Soc!ete Miniere Cupra Ltee, 
Stratford Place 

Gaspe Copper Mines, Limited, 
Murdochville 

Lake Dufault Mines, Limited, Noranda 

Manitou-Barvue Mines Limited, Val-cl'Or 

Mattagami Lake Mines Llmited, Matagami 

Merri!l Island Mining Corporation, Ltd., 
lac Dore, Chibougamau 

New Hosea Mines Llmited, Matagami 

Noranda Mines Llmited, Noranda 

Normetal Mining Corporation, Limited 
Norma ta! 

Opemiska Copper Mines (Quebec) 
Limited, Chapais 

3, 500 

600 
(par camions ~ 
l' usine de la 
So!bec) 

7, 500 

1, 300 

1, 300 

3, 850 

650 

900 
(par camions A 
11 usine de Ja 
Orchan) 

3, 200 

1, OOO 

2, OOO 

941, 198 
(896, 706) 

82, 427 
(-) 

2, 602, 900 
(2, 725, 300) 

475, 007 
(139, 956) 

283, 875 
(244, 980) 
168, 895 

(142, 925) 

1, 406, 154 
(1, 282, 072) 

90, 176 
(133, 552) 

324, 131 
(330, 155) 

771, 400 
(897, 341) 

350, 693 
(348, 924) 

745, 976 
(748, 990) 

1. 75 

3.35 3.18 

1.17 

5. 85 8. 51 

0. 81 

4.48 

0. 69 11. 7 

2.19 

2. 42 0.46 

2. 08 

1. 58 8.10 

2. 83 

L' exploration souterraine et la mise en valeur ont ete poursuivies 
aux mines Henderson, Cedar Bay et Main. Fon9age de puits ~ la 
mine Cedar Bay. 

La production a commence le 20 septembre. Poursuite de 11 explo
ration et de 11 amenagement en profondeur. 

Mise en valeur de la mine Copper Mountain et agrandissement du 
concentrateur jusqu' Aune capaci~ de 11, OOO tonlles par jour. 

L' am~nagement de galeries en gradins et l' exploration souterraine 
ont ~M poursuivis. L 1 exploration en surface a ~te reprise. 

Travaux souterrains courants de mise en valeur. Lev~ gtfophysique 
par polarisation induite A la surface, qui sera suivi de forage au 
diamant. 

Travaux courants d' exploration et de mise en valeur. 

Travaux courants d' exploration et de mJse en valeur des gisements 
Merrill. Perc~e en travers-banc jusqu 1 au massif de la mine 
Chib-Kayrand au niveau de 300 pied.a et mise en valeur amorc~e. 
Progression des travaux d' exploration amorces vers le massif 
Chib-Kayrand aux nlveaux de 600 et de 900 pieds. 

Travaux courants de mise en valeur du minerai con.nu. Exploration 
en profondeur par chassage, travers-bancs et forage au diamant. 
Preparatifs en vue de 11 extraction de minerai de zinc. 

Travaux courants de mise en valeur du massif de minerai. Explora
tion de la zone min~ralisee aux niveaux de 7, OOO et 8, OOO pieds par 
chassage et forage au diamant. 

Puits nO 5 foncye jusqu' A 7, 952 pieds au-dessous du collet, mon~es 
de ventilation installees et amenagement lateral de la zone min~ralisee 
au niveau de 6, 565 pieds. 

Mise en valeur du minerai con.nu dans les zones Springer et Perry. 
Exploration de surface et souterraine des zones Perry, Springer et 
Beaver Lake. 

I.\:) 
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Tableau 3 (suite) 

Soci~t~ et emplacement 

Qu6bec (fin) 
Orchan Mines Limited, Matagami 

The Patino Mining Corporation, Copper 
Rand Division (mines Machin Point, 
Chibougamau Jaculet, Portage Island 
et les champs aurmres de Chibou
gamau), p6ninsule Gouin, Chibougamau 

Quemont Mining C9rporation, Limited, 
Noranda 

Rio Algom Mines Llmited, mine de la 
socil!~ Mines de Poirier inc., canton 
Poirier 

So]bec Copper Mines, Ltd., 
Stratford Place 

Sullico Mines Limited, mine East 
Sullivan, Val-d' Or 

Ontario 
Copperflelds Mining Corporation Limited 

(mine Temagami), Timagami 

Falconbridge Nickel Mines, Llmited 
(mines Falconbridge, East, Onaping, 
Hardy, Fecunls et North), Falconbridge 

Capacit6 de 
l 1 usine 

(tonnes/jour) 

1, 900 
(traite 900 tonnes 
de minerai de la 
New Hosea par jour) 

1, 800 
(trait6es A l' usine 
centrale de la mine 
Machin Point) 

2, 300 

1, OOO 

1, OOO 

3, OOO 

200 

Mineral prodult 
en 1965 
(1964) 

(tonnes courtes) 

368, 877 
(369, 272) 

663' 251 
(674, 131) 

657. 307 
(752, 691) 

(-) 

403, 869 
(424, 127) 

993, 321 
(988, 023) 

55, 922 
(56, 894) 

3, OOO 2, 246, 918 
(Falconbridge) (1, 960, OOO) 

1, 500 (Hardy) 
2,400 (Fecunls) 

The International Nickel Company of 
Canada, Limited (mines Creighton, 
Frood-Stobie, Garson, Levack, Murray, 
Crean Hill et McLennan), Copper Cliff 

30, OOO 16, 704, 143 
(Copper Cliff) (14, 007, 969) 

12, OOO 
(Creighton) 
6, OOO (Levack) 

Teneur 
Cuivre Zinc 

(%) (%) 

1. 25 13. 34 

2. 25 

1. 06 2. 29 

1. 69 4.36 

o. 53 0.19 

6. 97 

0. 76 

Nickel 
(%) 

1. 53 

Faits nouveaux 

Changement partiel aux m~thodes de havage et de remblayage. 
Installation d 1 un sys~me de remblayage hydraulique dans la mine 
et l' usine. 

Travaux courants d' exploration et de mise en valeur. 

Travaux courants d 1 exploration et de mise en valeur. 

La verification et le reglage des installations de l' usine ont 
commence en decembre. 

Travaux courants d' exploration et de mise en valeur. 

Aucun nouveau mineral n' a ete decouvert. La mine doit fermer 
en 1966. 

Nouveau treuil installe. Puits approfondi jusqu' A 1, 671 pieds 
au-dessous du collet. Forage lateral A trois niveaux en vue 
d' elargir le massif de minerai. 

Amenagement en profondeur des mines East et Falconbridge. 
Amenagement du massif nord pour extraction par le puits de 
la mine Fecunis. FonQage de puits et mise en valeur A la mine 
Strathcona et construction d' une usine d' une capacite journali~re 
de 6, OOO tonnes. 

FonQage d 1 un puits jusqu' A 7, 150 pieds au-des sous du collet com
menc~ A la mine Creighton. Mine McLennan mise en exploitation. 
Augmentation de la production ~ la mine Stobie et pr~paratifs en 
vue de l' exploitation des mines Totten, Copper Cliff North, Kirkwood, 
Coleman et Little Stobie. 

N> 
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Kam-Kotia Porcupine Mines, Limited, 1, 500 
Timmins 

Mcintyre-Porcupine Mines, Limited, 1, 500 
Schumacher 

Metal Mines Limited, Werner Lake 700 
Division, Gordon Lake 

North Coldstream Mines Limited, 1, 100 
Kashabowie 

Rio Algom Mines Limited, Pronto 750 
Division, Spragge 

Sheridan Geophysics Limited, mine 500 
Coppercorp, Batachawana 

Wlllecho Mines Limited, Manitouwadge 1, OOO 
(traitees ~ l' usine 
de la Willroy} 

Willroy Mines Llmited, Man.itouwadge 1, 500 

Manitoba 
The Hudson Bay Mining and Smelting Co. , 6, OOO 

Limited (mines Flin Flon, Chi.;e! Lake. 
Schist Lake et Stall Lake). Flin Flon 

Sberritt Gordon Mines Limited, Lynn Lake 3, 500 

Saskatchewan 
Anglo-Rouyn Mines Limited, Waden Bay 900 

The Hudson Bay Mining and Smelting Co. , (volr Manitoba) 
Limited (mines Flin Flon et Coronation). 
Flin Flon, Manitoba 

597. 623 1. 56 
(638,000) 

549, 310 0. 93 
(383. 060) 

365, 082 1. 86 
(366, 950) 

248, 613 1. 83 
(256, 226) 

29, 867 1.37 
(-) 

293, 989 o. 70 
(530, 151) 

1, 640, 328 2. 64 
(1. 585, 394) 

1, 363. 583 
(1, 362. 693) 

Mise au point 
seulement 

1. 37 

5. 00 

4. 30 

Mise en valeur de nouvelles zones mineraJisees decouvertes par 
sondage souterrain. Poursuite des travaux souterrains de chassag-e 
et de forage pour decouvrir de nouveaux massifs. 

Travaux courants d' exploration et de mise en valeur. L' usine sera 
agrandie en 1966 pour traiter 1, 900 tonnes de minerai de cuivre 
par jour. 

Travaux courants de mise en valeur du massif principal. Exploration 
de la zone "D11 aux niveaux de 1, 200 et 1,350 pieds. 

Travaux courants d 1 exploration et d' extraction. 

Fonyage du puits jusqu 1 ~ 4, OOO pieds et mise en valeur du massif de 
mineral au-dessous du niveau de 2, 705 pieds. 

Usine construite en 1965. L' exploitation a commencl! le 13 octobre. 

Exploitation ~ partir de mai. Travaux courants d 1 exploration et 
de mise en valeur. 

Travaux courants d 1 exploration et de mise en valeur du mineral 
connu sur la proprMte Willroy. Poursulte des travaux d' exploration 
sur les proprMMs Willecbo et Big Nama Creek. 

Travaux courants d' exploration et de mise en valeur aux mines pro
ductrices. Prl!paratifs en vue de l' exploitation des mines Osborne 
Lake et Anderson Lake. 

Poursuite des travaux de trayage et de mise en valeur des zones 
0 et N. 

Mise en valeur initiale et construction de l' usine terminl!es en 1965. 
Production prl!vue pour 1966. 

Mine Coronation fermee en aoQt apr~s epuisement des reserves de 
mineral. La societe amenage la mine Flexar en vue de son exploi
tation en 1966. 
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Tableau 3 (fin) 

SocMte et emplacement 

Colomble-Brltannique 
The Anaconda Company (Canada) Ltd., 

Britannia Beach 

Bethlehem Copper Corporation Ltd., 
Highland Valley 

Cominco Ltee, mine 
Coast Copper, Benson Lake, 
fle Vancouver 

Cowichan Copper Co. Ltd., mine Sunro, 
Jordan River. tle Vancouver 

Craigmont Mines Llmited, Merritt 

Giant Mascot Mines, Limited, Hope 

The Granby Mining Company Limited, 
Phoenix Division, Greenwood 

Mt. Washington Copper Co. Ltd., 
Courtenay, tle Vancouver 

Sources: rapports des societes. 

Capaclte de 
l'usine 

(tonnes/jour) 

4, OOO 
(rendement actuel 

1, 600) 

6, OOO 

750 

1, 500 

5, OOO 

1, 250 

2, OOO 

1, OOO 

e: estimatif -: neant .. : non disponible 

Mineral produit 
en 1965 
(1964) 

(tonnes courtes) 

226, 005 
(444, 757) 

1, 964, 042 
(1, 379, 429) 

292, 196 
(306, 132) 

1, 616, 615 
(1, 874, 321) 

330, 954 
(324, 635) 

703. 420 
(686, 267) 

Teneur 
Cuivre Zinc 

(%) (%) 

1. 24 0.54 

0. 73 

1.16 

0. 34 

o. 80 

Nickel 
(%) 

0. 76 

Faits nouveaux 

Nouvelle usine de prl'.!cipitation du cuivre ~ la hauteur de 2, 200 
pieds. Amenagement d'une mine~ ciel ouvert dans le bassin de 
Jane Creek, ~ pr~s de 4, OOO pieds de hauteur. 

Exploration g1fophysique et geologique sur son propre terrain. 
La capacite de l' usine a ete portee ~ 6, OOO tonnes par jour et la 
socMte projette son extension jusqu' a 10, OOO tonnes par jour en 1966. 

Sondages souterrains au niveau de 4, 700 pieds. 

Remise en etat de la mine et de l' usine et essais en cours en vue 
de la production. 

L' extraction a ciel ouvert a ew poursuivie ainsi que l' amenagement 
des installations souterraines. La mine a eu; paralysee par une 
gr~ve le ler octobre 1965. 

De nouveaux massifs de mineral ont ete decouverts dans les zones 
1, 500, 2, OOO et 2, 200 a la suite de travaux importants de chassage 
et de forage au diamant. 

L' exploration sur place a ete poursuivie. Installation d 1 un sechoir 
et construction d'un entrepOt de concentr~s. 

L' extraction a ciel ouvert a ete poursuivie. 

N> 
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TABLEAU 4 

Societes productrices eventuelles*, 1965 

Capacite 
Societe et Genre de de l' usine Debut de la Destination 

emplacement minerai (tonnes /jour) production des concentres 

Terre-Neuve 
First Maritime Mining Cor- Cu 1, 500 1966 

poration Limited, mine 
Gull bridge, Gull Pond 

Nouveau-Brunswick 
Brunswick Mining and Smelting Zn,Pb, Cu 2,250 1966 Europe et ses 

Corporation Limited, mine no 6, (il l' usine propres fonderies 
~ 

Bathurst nO 12) 0 
-:i 

Key Anacon Mines Limited, Zn, Pb, Cu 1,000 1966 
mine Larder "U", Bathurst 

Quebec 
Joutel Copper Mines Limited, Zn, Cu 700 (il l' usine de 1966 

canton Joutel Mines de Poirier) 

Gaspe Copper Mines, Limited, Cu 3,500 1966 Propre fonderie 
Murdochville, mine Copper (il l' usine agrandie 
Mountain de la Gaspe Copper) 

Ontario (") 

Canadian Jamieson Mines i:: ..... 
Limited, township Jamieson Cu 700 1966 Europe 

<! 
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Tableau 4 (fin) 

Capacite 
Societe et Genre de de l' usine Debut de la Destination 

emplacement minerai (tonnes /jour) production des concentres 

Ontario (fin) 
Falconbridge Nickel Mines, Ni, Cu 6,000 1966-1967 Propre fonderie 

Limited, mine Strathcona, 
Sudbury 

The International Nickel Company Ni, Cu Traite a 1966 Propre fonderie 
of Canada, Limited, mine l' usine 
Totten, Sudbury centrale 

Agrandissement des mines Ni, Cu Usine centrale 1967 Propre fonderie N> 
0 

Kirkwood, Coleman, Copper Cliff 00 

North et Frood-Stobie 

Mine Little Stobie Ni, Cu 22,500 1968 Propre fonderie 
(traitera aussi 

le mineral de la 
Frood-Stobie) 

Texas Gulf Sulphur Company, Zn,Cu,Ag 9,000 1966 Cuivre: pour fon-
mine Ecstall, township deries du pays. 
Kidd Zinc, plomb et 

argent: Etats-
Unis et Europe 



Manitoba-Saskatchewan 
Hudson Bay Mining and Smelting Co. , 

Limited, Flin Flon, Manitoba 
Mine Flexar, Saskatchewan Cu,Zn Traite ~ 1966 Propre fonderie 
Mine Osborne Lake, Manitoba Cu,Zn l 1 usine de 1966 

Mine Anderson Lake Flin Flon 1968 

Colombie-Britanni9ue 
Falconbridge Nickel Mines, Fe, Cu 10,000 1966 Japon 

Limited, mine Wesfrob, 
baie Tasu, i.R.-C. 

The Granby Mining Company Limited, Cu 5,000 1966 Japon 
mine Granisle, lac Babine 

Granduc Mines, Limited, Cu 7,000 1969 Tacoma, E. -U. ~ 
0 

rivi~re Unuk <C 

Minoca Mines Ltd., Cu 250 1966 Japon 
mine Yreka, bale Alice, 
tle Vancouver 

Western Mines Limited, Zn,Cu,Pb 750 1966 Exportation 
Buttle Lake, !le Vancouver 

Yukon 
New Imperial Mines Ltd., Cu, Fe 2,000 1967 Japon 

zone cupri~re Whitehorse 

Source: rapports des societes. (j 

*Ne comprend que les societes ayant annonce leurs programmes de production. .: ..... 
< . . . non disponible '1 . 
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Les autres mines en voie d' amenagement comprennent celles de la 
Granduc Mines, Limited, sur la rivi~re Unuk au nord de Stewart, dont la pro
duction doit atteindre 7, OOO tonnes de mineral par jour en 1969; la mine Wesfrob 
de la Falconbridge Nickel Mines, Limited, a baie Tasu sur l' tle Moresby 
(tles Reine-Charlotte) dont l' extraction sera de 10, OOO tonnes par jour de mine
ral de fer-cuivre en 1966, et la mine Yreka de la Minoca Mines Ltd. sur l' inlet 
Alice (tle Vancouver) qui sera exploitee au rythme de 250 tonnes par jour a partir 
de 1966. 

La recherche d' importants gttes de cuivre susceptibles d' ~tre exploites 
a ciel ouvert s I est acceleree du rant l' annee. Des programmes d I exploration, 
de leves geophysiques et de forage au diamant etaient en cours dans la partie 
nord-ouest de la Colombie-Britannique, notamment dans les regions de la 
rivii!lre Stikine, de Highland Valley-Kamloops et aux environs de Peachland dans 
l' Okanagan. 

Yukon 
La New Imperial Mines Ltd. a continue l' exploration de sa propriete 

dans la zone cupritere de Whitehorse. A la fin de l' annee la New Imperial avait 
signe une entente avec une societe japonaise qui s' engageait a financer la mise 
en valeur de la propriete et la construction d' une usine d' une capacite de 2, OOO 
tonnes par jour. 

FONDERIES ET AFFINERIES 

Les tableaux 5 et 6 donnent les chiffres principaux de six fonderies et des deux 
affineries de cuivre du Canada. L'International Nickel Company of Canada, 
Limited, a Copper Cliff (Ont.)' a porte sa capacite de production d I oxyg~ne de 
325 a l, 100 tonnes par jour et dans sa fonderie,elle remplace actuellement ses 
fours de grillage a soles multiples par des fours a lit fluidise. Ces ameliora
tionspermettront a la fonderie de traiter la production supplementaire provenant 
de l' expansion projetee de la mine. 

CONSOMMATION ET USAGES 

La consommation mondiale de cuivre a encore augmente en 1965. Bien que le 
rythme de cette croissance ait ralenti en Europe et au Japon, la consommation 
accrue au Canada et aux Etats-Unis a largement compense ce ralentissement. 
Encore une fois la demande a excede l 'offre et les reserves ont continue a 
baisser. 

La consommation de cuivre affine de premii!lre fusion dans le monde 
libre s I est elevee a environ 150, OOO tonnes de plus qu I en 1964 et a ete estimee 
~ 4, 600, 000 tonnes en 1965. La consommation de cuivre affine au Canada en 
augmentation de 22, 960 tonnes sur celle de 1964 a atteint 225, 185 tonnes. 

Les principaux usagers de cuivre et de laiton au Canada sont les sui
vants: en Colombie-Britannique, la Western Division de la Noranda Copper 
Mills Ltd., situee a Vancouver; en Ontario, l' Anaconda American Brass Limi-



Societe et endroit 

Canadian Copper Refiners 
Limited 
Montreal-Est, Que. 

International Nickel Company 
of Canada, Limited, Copper 
Refining Division, Copper 
Cliff, Ont. 

Source: rapports des societes. 

TABLEAU 5 

Affineries canadiennes de cuivre 

Produit 

Cuivre electrolytique du 
type CCR, barres ii fils, 
barres ii lingots, lingots, 
<:athodes, agglomeres et 
billettes 

Cuivre electrolytique du 
type ORC, cathodes, barres ii 
fils, agglomeres, billettes, 
lingots et barres ii !ingots. 

Capacite 
theorique 
annuelle · 
(tonnes) 

284, OOO 

168,000 

Re marques 

Societe dirigee par la Noranda Mines 
Limited. Affinage du cuivre anodique 
rec;u des fonderies de Noranda et de 
Gaspe, du cuivre ampoule rec;u de la 
fonderie de Flin Flon, et des rebuts 
de cuivre achetes. Recouvrement du 
sulfate de cuivre par evaporation sous 
vide. Recouvrement des metaux pre
cieux, du selenium et du tenure ii 
partir de la boue de l' anode. 

Affinage du cuivre ampoule provenant 
de la fonderie de Copper Cliff. En 
outre, affinage ii fac;on. Recouvre
ment des metaux precieux, du sele
nium et du tellure ii partir de la boue 
de l'anode. 
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Exploitant et emplacement Produit 

Falconbridge Nickel Matte de 
Mines, Limited, nickel-cuivre 
Falconbridge (Ont.) 

Gaspe Copper Mines, Anodes de 
Limited, Murdochville cuivre, bismuth 
(Quebec) metallique 

Hudson Bay Mining and Agglomeres de 
Smelting Co. , Limited, cu!vre ampoule 
Flin Flon (Man.) 

The International Nickel Matte 
Company of Canada, Limited, Bessemer 
Coniston (Ont.) de cuivre-

nickel 

TABLEAU 6 

Fonderies canad!ennes de cuivre et de cu!vre-n!ckel 

Capac!te 
annuelle 

(tonnes courtes) Re marques 

650,000 Le mineral de culvre-nickel et 
(minerals les concentres prepares sont 

et concentres) fondus dans quatre hauts -four-
neaux et traites dans six con-
vertisseurs pour produire la 
matte destinee 1l. l' afflnerie elec-
trolytlque de la soc!ete en Norv~ge. 

300,000 Un four 1l. rever~re pour les con-
(minerals centres obtenus par charge verte 

et concentres) ou par voie humide, deux conver-
t!sseurs Pierce-Smith, un four 
anodique et une roue de coulee du 
type Walker. En outre, des con-
centres traltes 1l. fac;on. 

575,000 Fours de gr!llage, un four 1l. rever-
(minerals b~re et tro!s convertisseurs pour 

et concentres traiter les concentres de cuivre 
par flottation et les residus de 
l' atelier de zinc conjointement 
avec les fours de traitement des 
scories. Tra!tement de certains 
concentres 1l. forfait. 

800,000 Agglomeration; haut-fourneau pour 
(minerals la fonte du mineral et les con-

et concentres) centres de cuivre-nickel; convertis-
seurs pour la fabrication de la matte 
Bessemer de cuivre-nickel. 

Mineral et 
concentre 

traites en 1965 
(tonnes courtes) 

456,437 

243, OOO 
(dont 60, 400 
etaient des 
concentres 
traites 1l. fa9on) 

386,879 
(dont 14, 412 
etaient des 
concentres 
traites 1l. 
fa9on) 

Cuivre ampoule. 
ou anodique 

produits en 1965 
(tonnes courtes) 

42,800 

40,539 

N> 
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Copper Cliff (Ont.) 

Noranda Mines Limited, 
Noranda (Quebec) 

Source: rapports des societes . 
. . : non dis ponible 

Cuivre ampoule, 
sulfure de 
nickel, et agglo
mere de nickel 
pour les affi
neries de la 
societe; agglomere 
d' oxyde de nickel 
des tine il. la vente 

Anodes de 
cuivre 

4,000,000 
(minerals 

et concentres) 

1,900,000 
(minerals, 
concentres 
et rebuts) 

Fusion lnstantanee par oxygene 
de concentres de sulfure de 
cuivrei convertisseurs pour la 
fabrication du cuivre ampoule. 

Hauts-fourneaux, fours de gril
lage, fours 11. reverbere pour la 
fusion du minerai et des concentres 
de cuivre-nlckel; convertisseurs 
pour la fabrication de la matte 
Bessemer de cuivre-nickel. La 
fabrication de la matte est suivie 
du traitement de la matte, de la 
flottation, de la separation des 
sulfures de cuivre et de nickel, 
puis de leur agglomeration pour 
la fabrication de produits de 
nickel agglomeres et destines 
11. l' affinage et 11. la vente. Four 
electrique pour la fusion du 
sulfure de cuivre et sa conversion 
en cuivre ampoule. 
Four de grillage, deux fours 11. 
reverbere 11. charge chaude, 
un four 11. reverbere 11. charge 
verte et cinq convertlsseurs. 
En outre, fusion de mat!ere il. 
fai;on. 

1,725,200 
(dont 722, 900 
de mat!ere 11. 

fai;on 

183,350 

!'.>:> 
I-' 
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0 
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ted, a Toronto, la Phillips Cables Limited, a Brockville, la Ratcliffs (Canada) 
Limited, 1l. Richmond Hill, la Wolverine Tube Division de la Calumet&: Recla 
of Canada Limited, 1l. London; au Quebec, la Eastern Division de la Noranda 
Copper Mills Ltd. , a Montreal-Est, la Pirelli Cables Limited, a Saint-Jean 
et la Compagnie Northern Electric, Limitee a Montreal. 

TABLEAU 7 

Consommation de cuivre de premi~re fusion 
dans la fabrication de produits semi-ouvres 

(tonnes courtes) 

1963 1964 

Produits usines de cuivre: feuilles, bandes, 
barres, cylindres, tuyaux, tubes, etc. . ............. . 

Produits usines de laiton: plaques, feuilles, bandes, 
tiges, barres, cylindres, tuyaux, tubes, etc ......... . 

Produits usines: fils et tiges ........................ . 
Divers ...............•...•..............•.•......... 

52,863 

6,665 
110, 031 

1,150 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . 170, 709 

. 
PRODUCTION l.\1INIERE MONDIALE 

63,076 

10,350 
109,474 

2,144 

185,044 

La production mini~re dans le monde libre a atteint en 1965 un nouveau sommet 
avec 151.078 tonnes de plusqu'en 1964; elle s'est elevee a 3,934,398* tonnes 
en depit des pertes de production occasionnees par des gr~ves tant au Canada 
qu' au Chili et des interruptions dans les exportations de la Zambie. Les cinq 
principaux producteurs du monde libre ont le plus contribue a cet accroissement; 
les chiffres estimatifs de leur production de 1965 (avec ceux de 1964 entre paren
tMses) sont comme suit: Etats-Unis l, 361, 688 tonnes (l, 251,475); Zambie 
750, OOO tonnes (704,436); Chili 625, OOO tonnes (684, 298); Canada 517, 247 tonnes 
(486, 900) et Congo 316, 800 tonnes (303, 700). 

La production mini~re du monde libre devrait augmenter d' environ 
300, OOO tonnes en 1966 dans les proportions suivantes: Canada 50, OOO tonnes; 
Etats-Unis 120, OOO tonnes; Amerique du Sud 30, OOO tonnes; Afrique 50, OOO ton
nes; autres pays 50, OOO tonnes. 

*Ce total ne tient pas compte de la production du Japon, de la Norv~ge, de la 
Su~de, de la Finlande, de la mine Messina au Transvaal, ni de la production 
de plusieurs petits pays dont la statistique n' est pas disponible. 
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PRIX 

L' ecart considerable entre le prix europeen des producteurs et le cours libre il. 
la Bourse des metaux de Londres s' est maintenu et s' est m~me accentue en 
1965. En depit des efforts determines des producteurs pour enrayer la hausse 
du cuivre, le prix des producteurs sur les marches et rangers a monte deux fois 
du rant l' annee, passant de 32. 5c. (E. -U.) la livre en janvier il. 36c. en mai et il. 
38c. il. la mi-octobre. Le prix des producteurs americains sur le marche inte
tieur, qui etait de 34c. la livre au commencement de l' annee, a ete porte il. 36c. 
au debut de _mai. En novembre une tentative a ete faite pour elever le prix du 
marche interieur americain a 38c .• mais ce niveau a ete de courte duree et n 'a 
pu etre maintenu lorsque le gouvernement des Etats-Unis,apres avoir impose 
des restrictions sur !•exportation du cuivre, mis sur le marche 200,000 tonnes 
de cuivre provenant de ses reserves strategiques et demanda aussi la suspen
sion du tar if douanier d 'importation de 1. 7 c. la livre. 

Le prix du cuivre il. la Bourse des metaux de Londres, etabli il. 49c. 
(E .-U .) la livre au commencement de l' annee, a atteint par etapes le sommet 
de 70c. en decembre. 

Le prix du marcM canadien, fixe il. 35c. (Can.) la livre au debut de 
1965, a suivi le mouvement du marcM europeen et a atteint 40. 75c. (Can.) la 
livre en find' annee. 

Deux evenements ont joue sur les marches mondiauxducuivreen1965. 
Le premier est survenu en mai lorsque les prix des producteurs canadiens et 
etrangers' longtemps bases sur le prix americain moins le tarif douanier de 
1. 7c. la livre. ont ete eieves il. l' equivalent du prix americain et que le droit de 

PRIX DU CUIVRE 
1965 

PllODUCTEURS CANADIENS. MAllCHE LOCAL (C USAJ ---
l'llODUCTEURS AM~RICAINS. (C USAJ-·-·

l'llODUCTEURS MONDlAUX. A L'lTAANGER IC USA.) • • • • • • • • • 

MARCH~ LOCAL IOURSE DES M£TAUX DE LONDllES (C USA)~ 

: · ·· ·r·;u:at'...., ........ 

-~~=..;=-.=::.-==--=-==~-=-~~::i.z=al..J._: i ____ _ 
1--~~~~~~~r-

JANV. Ffv. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. 
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douane a ete ajoute au compte de l' acheteur americain lors de ses importations 
de cuivre. Le deuxil'lme a ete l' entree d' une politique d' influence sur les prix 
du cuivre. Les augmentations de mai et d' octobre furent amorcees par le Chill 
lorsque ce pays annonQa une majoration de son prix de vente. Le gouvernement 
des Etats-Unis a egalement exerce une influence sur les prix du cuivre en pre
nant des mesures de coercition pour le retour au prix de 36c. la livre dans le 
pays. 

TARIFS DOUANIERS 

Le cuivre importe sous forme de mineral et de concentres entre en franchise au 
Canada. Par contre, divers droits s' appliquent 1:1. l' egard de la teneur en cuivre 
des barres, tiges, fils, produits semi-ouvres et ouvres entrant au Canada; les 
differents pourcentages sont presentes au tableau 8. 

Aux Etats-Unis, le tarif douanier qui frappe les minerals, les concen
tres et les profiles bruts est de 1. 7c. la livre de contenu de cuivre. Dans le 
cas des produits ouvres, un droit ad valorem variant selon le genre est applique 
en sus. 

TABLEAU 8 

Tarifs douaniers canadiens 

Tarif de Tarif de la 
preference nation la plus 
britannique favorisee 

Tarif 
general 

Minerals et concentres . . . . . . . . . . en franchise en franchise en franchise 
Saum ons, blocs, lingots et 

cathodes ..................... . 
Rebuts 
Anodes ....................... . 
Oxydes ............•........... 
Barres ou tiges, tubes d' au 

moins six pieds de longueur, 
non ouvres; cuivre en bandes, 
feuilles ou plaques, non po lies, 

3/4c. la liv. 
3/4c. la liv. 

5% 
en franchise 

planees ou enduites . . . . . . . . . . . . 5% 
Barres et tiges pour la fabrication 

de fils et de ca.bles . . . . . . . . . . . . en franchise 
Tubes d' au moins six pieds de 

longueur et d' au plus 1/2 pouce 
de diaml'ltre. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 5% 

Alliages renfermant 50 p. 100 au 
moins de cuivre au poids, en 
feuilles, plaques, barres, 
tiges et tubes . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 5% 

3/4c. la liv. 
3/4c. la liv. 

7.5% 
15% 

10% 

10% 

10% 

15% 

3/4c. la liv. 
1.5c. laliv. 

10% 
15% 

10% 

10% 

10% 

15% 
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L'ETAIN 

W. H. JACKSON* 

L'etain et ses alliages sont d'une importance vitale dans bon nombre d'indus
tries. Le Canada se classe au septieme rang parmi les pays consommateurs 
d' etain, mais sa production actuelle est negligeable. En 1965, la production 
d' etain en concentres, et d' etain contenu dans les alliages d' etain-plomb de 
premiere fusion n' atteignait que 183 tonnes**. 

Les importations d' etain au Canada,seule sourced' approvisionnement 
en metal nouveau, se sont elevees a 4, 993 tonnes, evaluees a $21, 700, OOO. La 
Malaisie a ete le principal fournisseur. Au 31 decembre 1965, les reserves 
d' etain detenues par les consommateurs canadiens,contenant 139 tonnes de plus 
qu' en 1964' s I etablissaient a 915 tonnes. La consommation d 'etain de premiere 
fusion, en legere augmentation sur le volume rectifie de 1964, a atteint 4, 892 
tonnes. La demande, Iegerement plus faible dans la ferblanterie, a augmente 
dans la fabrication des matteres a soudure par suite d' une grande activite 
industrielle. 

La Cominco Ltee est la seule soctete productrice d' etain au Canada. 
Le concentre d' etain obtenu est un sous-produit de la recuperation de plomb
zinc. Les residus provenant de la premiere flottation du zinc au concentrateur 
Sullivan a Kimberley (C. -B.) renferment de 35 a 40 p. 100 de fer avec de la 
cassiterite, leur teneur en etain etant de 0. 04 a 0. 06 p. 100. La societe traite 
environ 5, 700 tonnes par jour. Les mineraux ferreux sont enleves par flottation 
et le residu sert a alimenter la section de traitement par gravite de l' atelier, 
qui comprend 22 tables inclinables Buckman et 10 tables regulieres Deister de 
12 pieds sur 4. La recuperation est efficace dans une proportion de 47 p. 100 
pour un concentre d' une teneur de 61 a 68 p. 100 en etain. Le concentre est 
ensuite deshydrate, secM, et exporte pour etre fondu. La societe produitaussi 
de petites quantites d' un alliage plomb-etain provenant du traitement de l 'ecume 
des Ungots de plomb obtenus lors de la recuperation de I' indium a la fonderie de 

Trail. 

*Division des ressources minerales 
**Toutes les quantites sont exprimees en tonnes fortes de 2, 240 livres. 
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TABLEAU 1 

ttain: production, importations et consommation 

PRODUCTION 
Etain contenu dans les 

concentres d' etain et 
les alliages plomb-6tain .. 

IMPORTATIONS 
Blocs, saumons, barres 

Malaisie .............••.. 
Etats-Unis .•..•••••...... 
Grande-Bretagne ••..••... 
Bolivie .•...•..•......••. 

Total .•.•.•......•....... 

Fer-blanc 
ttats-Unis ..•. • · · .. • ... · 
Grande-Bretagne ...•.••.• 

Total. .•..••..•....•..•.. 

Produits d' etain, non 
autrement designes 
grande-Bretagne .•..•.... 
Etats-Unis ............. . 

Total .•.•.•.•.......•.... 

CONSOMMA TION 
Fer-blanc et etamage ..... . 
Soudure ..••.•..•....•..... 
Metal antifriction ......... . 
Bronze ........•.......... 
Galvanoplastie .......•..... 
Autres usages (y compris 

les feuilles, les tubes 
a pates, etc.) ........... . 

Tonnes 
fortes 

157 

4,038 
497 
284 

30 

4, 849 

3,135 
1,600 

4,735 

1 
11 

12 

2,573 
1,528 

232 
233 

9r 

247r 

1964 

$ 

533,572 

14, 464, 371 
1,698,048 
1,302,705 

102,729 

17,567,853 

551,417 
401,646 

953,063 

2,359 
33,462 

35,821 

Tonnes 
fortes 

183 

4,258 
734 

1 

4,993 

3,460 
631 

4,091 

14 
12 

26 

2,507 
1,659 

212 
221 

7 

286 

1965p 

$ 

810,030 

18,502,824 
3,177,293 

2,301 

21,682,418 

544,739 
182,728 

727,467 

27,359 
45,487 

72, 846 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Total ....•.............. 4,822r 4,892 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire -· neant r: revise 

Les autres gisements de sulfures de metaux communs presentement 
exploites au Canada ne renferment pas de mineraux stanniieres ou en contien
nent en trop faibles quantites pour que leur recuperation soit rentable. Les 

.. 
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TABLEAU 2 

Etain: production, importations et consommation, 1956-1965 
(tonnes fortes) 

Productionl Importation2 Consommation~ 

Blocs, Metal 
saumons, Feuilles anti-
barres d' etain friction Fer-blanc 

1956 338 3,774 7 18 3,417 4,085 
1957 317 4,155 7 17 4, 884 3,622 
1958 355 3,461 9 10 5,960 3,292 
1959 334 4,183 8 29 4, 977 4,223 
1960 278 3,768 9 29 5,626 3,880 
1961 500 3,525 12 34 3,080 3,953 
1962 291 2,274 6 22 3, 712 4,507 
1963 414 4,193 6 9 3,726 4, 942 
1964 157 4, 849 4,735 4,822r 
1965p 183 4,993 4,091 4,892 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lEtain contenu. 2Poids brut. 3ttain de premiere fusion. 
p: preliminaire ... non disponible r: revise 
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premiers forages realises a la mine de plomb-zinc de la Brunswick Mining and 
Smelting Corporation Limited ont indique la presence de faibles quantiMs 
d' etain. Recemment, on a annonce la presence de cassiterite dans certaines 
zones du gisement de cuivre-plomb-zinc-argent pres de Timmins (Ont.) dont 
l' exploitation commencera vers la fin de 1966. 

Tout travail a cesse au gisement en filon de la Mount Pleasant Mines 
Limited dans le comM de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, jusqu' a la cons
titution des capitaux necessaires a la construction d' une usine pilote et al' ame
nagement de la mine. 

SITUATION MONDIALE 

Le Canada a signe le second Accord international sur l' etain qui expire le 30 
juin 1966. Un troisieme Accord, signe sous les auspices des Nations Unies 
entre en vigueur le premier juillet 1966 pour une periode de 'cinq ans. Chaque 
pays-membre a une voix au sein du conseil de l' organisme directeurduConseil 
international de 11 etain. LeS pays SOnt repartiS en deUX groupes Selon qU I ilS 
sont producteurs ou consommateurs. Si leur product1':m miniere du pays leur 
permet d' exporter, ce sont des producteurs, sinon ce sont des consommateurs. 
Il est probable que l'Australie deviendra, dans qu~lques annees, un membre 
producteur. Les pays membres fournissent environ 95 p. 100 de la production 
du monde libre. 

Le second Accord, signe par les pays producteurs (Bolivie, Congo, 
Indonesie, Malaisie, Nigeria et Tha1lande), prevoyait la contribution de chacun 
au maintien d' un stock regulateur par un apport soit en especes, soit en etain. 
Le Conseil international de l' etain fixait l' eventail des prix dans les limites 
duquel l' administrateur du stock regulateur pouvait agir sur les fluctuations de 
la bourse par l' achat ou la vented' etain. En certaines circonstances, le 
Conseil peut reglementer les exportations des pays producteurs. La fluctuation 
des prix de 1950 a 1965 paraft sur le graphique ci-contre oii. ils sont compares 
a l' eventail de ceux que le Conseil jugeait souhaitable a un moment donne. Les 
prix ont depasse ces limites au cours de 1964 et de 1965. 

La surabondance et la regulation des prix ont pose des problemes 
critiques de 1956 a 1960. Ces problemes ont eM resolus grace au stock regu
lateur et a la reglementation des exportations. 11 apparut evident, apres la 
mainlevee des mesures restrictives en 1960, que la demande avait augmente 
plus vite que la production. Les revisions de l' eventail des prix et les autres 
mesures prises depuis lors visent a encourager les travaux d' exploration et a 
rendre profitable l' exploitation de l 'etain. Le Conseil international de l' etain 
a expose les principes regissant l' offre et la demande dans un ouvrage sur la 
situation mondiale de l 'etain .intitule Report on the World Tin Production with 
Projections for 1965 and 1970. 

Les tableaux 3 et 4 indiquent la production des principaux pays. L' aug
mentation de la production en Malaisie et en Tha'ilande au cours d<es deux dernieres 
annees est due en grande partie aux petites entreprises qui exploitent des car-
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TABLEAU 3 

Production mondiale estimative d' etain sous forme de concentres 
(tonnes fortes) 

Malaisie ...................•......... 
Bolivie ..•.........••.............•.. 
Thailande •........•.........••....... 
Indonesie ........•...•....••.......... 
Federation du Nigeria ......•.......... 
Republique du Congo ................. . 

Total (y compris la production 
des autres pays) .................... . 

1964 

60,004 
24,199 
15,597 
16,345 

8,721 
6,492 

147,400 

Source: Bulletin statistique du Conseil international de l' etain. 

TABLEAU 4 

Production mondiale estimative d' etain de premiere fusion 
(tonnes fortes) 

Malaisie .•.........•...•..•......•..... 
Pays-Bas ........•......•.......•...•.. 
Grande-Bretagne .•......•.............. 
Federation du Nigeria .................. . 
Belgique ......•.....•.................. 
Bolivie ............. , .....•.•.......... 
Australie ........•••...........•....... 
Bresil ..•..........••.........•........ 

Total (y compris la production 
des autres pays) .•........•............ 

1964 

71, 351 
15,858 
16,849 

8,748 
5, 458 
3, 611 
3,045 
2,100 

142, 800 

Source: Bulletin statistique du Conseil international de l' etain. 

1965 

63,670 
23,369 
18,843 
14, 823 

9,547 
6,211 

152,600 

1965 

72,469 
18,114 
16,494 

9,332 
4,232 
3, 671 
3,219 
2,100 

144, 100 

rteres au jet et des mines hydrauliques. La Bolivie continue la remise en va
leur de ses gisements filoniens. En Indonesie, une drague de haute mer, capa
ble de manoeuvrer dans 130 pieds d' eau a 15 milles des cotes, entrera en pleine 
activite en 1966. La decouverte d' un nouveau placer sous les eaux du golfe de 
Tha1lande augmentera sensiblement l' importance de ce pays comme producteur 
dans les annees a venir. Le Nigeria et la Malaisie prennent actuellement diffe
rentes mesures afin d' encourager les travaux d' exploration, faciliter l' evalua
tion des reserves et stimuler l' exploitation. Certaines nouvelles dragues 
peuvent fonctionner sur un terrain ne permettant pas la recuperation de plus de 
0. 3 livre d' etain par verge cube. Les gisements souterrains exploites actuel
lement avec profit ont une teneur en etain variant de 1 a 2 p. 100. 
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TABLEAU 5 

Situation estimative de l' etain dans le monde libre, 1963-1965 
(tonnes fortes) 

1963 1964 

Approvisionnements en mineral 
Production d' etain en concentres ....•.. 141,400 147,400 
Stocks a la fin de l' annee .•...•........ 19,200 20,500 

Approvisionnements en metal primaire 
Production d' etain metal en fonderie .•.. 143, OOO 142,800 
Commerce net avec les pays 

communistes ........•...••.....•.•.. 1,193 541-
Vente des reserves gouvernementales .•. 12,126 32, 147 
Stock regulateur, ventes +, achats- .•... 3, 270+ 
Stock commerciaux a la fin de 

l' annee .••.••••.•........••.•....•.. 46,700 50,700 

Consommation de metal primaire •.. · .. · . 160,700 166,100 

Source: Bulletin statistique du Conseil international de l' etain. 
-· neant 

E:tain 

1965 

152,600 
18,700 

144,100 

1,750-
23,365 

51,700 

164,300 

La production continuera certainement d' augmenter au cours des pro
chaines annees, toutefois, il semble difficile de prevoir l' epoque du retablis
sement de l' equilibre entre la production et la consommation. Les donnees du 
tableau 5 permettent d I arriver a Un aperc;m apprOXimatif de 11 equilibre actuel 
entre l' offre et la demande. Deux details sont a noter: une legere augmentation 
des stocks commerciaux et la vente, surtout par les Etats-Unis, de reserve 
gouvernementales afin de prevenir une penurie de metal. 

La construction de fonderies dans les pays producteurs se poursuit. La 
nouvelle fonderie construite sur l' ile Puknet, au Tha1lande, a une capacite 
egale a la production totale du pays; l' Union Carbide Corporation y a investi des 
capitaux considerables. Le Nigeria, le Congo, la Malaisie et l' Australie pos
sedent des fonderieS SUffisanteS j les mflieUX indUStrielS SI attendent qU I il en 
sera de meme pour l' Indonesie, bien que la construction de la fonderie de l' ile 
Muntock ait ete assez lente. La Bolivie est prete a fournir des concentres 
d' etain de differentes teneurs aux nouvelles fonderies qui viendraient s' y im
planter. 

USAGES 

L' Institut de recherche sur l' etain fournit la documentation sur le meilleur 
usage effectif de ce metal dans l' industrie. Grace a l' appui financier des 
producteurs, il poursuit des recherches en vue de lui decouvrir de nouveaux 
usages et d' appliquer les derniers progres technologiques. Les debouches se 
developpent parallelement a l' expansion industrielle bien que l' augmentation 
des prix ait reduit sensiblement le nombre de ses applications. L' industrie a 

95188-16~ 
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reduit l' epaisseur de l' etain sur le fer-blanc en compensant cet amincissement 
par du vernis-lacque. Les contenants en aluminium, en plastique et en verre 
font concurrence awe contenants de fer-blanc dans certains marches. A l 'heure 
actuelle, les possibilites des feuilles d' acier a soudure laterale, recouvertes 
d' aluminium OU fortement Vernies sont etudfees. L' industrie tend a employer 
une quantite minimum d' etain dans la fabrication des soudures, par exemple, 
elle a reduit a 15 p. 100 environ la teneur en etain des soudures employees dans 
la fabrication des radiateurs. ladite teneur etant autrefois de 30 p. 100. 

Au Canada, la majeure partie de l' etain est employee en ferblanterie et 
en etamage. La qualite preferee provient de la Malaisie OU son equivalent. La 
presque totalite du fer-blanc, utilise dans la fabrication des boftes de conserve, 
est fabriquee en recouvrant l' acier a vec de l' etain par electrolyse. La produc
tion de soudures, de l' antifriction et du bronze par alliage occupe aussi une 
place importante dans l' economie du Canada. 

Dans la region de Toronto, la Pilkington Brothers (Canada) Limited 
prevoit l' achevement en 1966 de la premiere usine de verre coule, construite 
en dehors de la Grande-Bretagne. Ce procede comporte la production de verre 
a glaces de qualite superieure en coulant du verre liquide sur unlit d' etain 
fondu dans des conditions controlees d' atmosphere et de temperature. 

PRIX 

Le prix moyen en cents ct.-u.) la livre d' etain vendue sur les trots principawc 
marches etait en 1965: etain de Malaisie franco usine de Penang, 172 .. 19; 
comptant, Londres (Angleterre) 176. 59; comptant, New York (E. -U.) 178.17. 
Les fonderies d' Australie, de la Tha'ilande, de l' Indonesie, du Congo et de 
certaines parties de l' Europe se basent sur le prix de Penang pour fixer le 
prix de vente des concentres et du metal d' etain. En tenant compte des diffe
rences comme les operations en contre-partie, chacun de ces marches influence 
les autres, les differences provemmt du coiit du transport, de l' assurance et 
du pourcentage d' interet de l' argent. Au Canada, les gros consommateurs 
paient un prix equivalant a celui de New York. Les consommateurs moins 
importants achetent chez les intermediaires qui maintiennent des stocks en 
reserve et patent naturellement un prix plus eleve. 

T ARIFS DOUANIERS 

CANADA 
ttain en blocs, saumons, barres 

OU en grains, destine a la 

Tarif de 
preference 
britannique 

fabrication au Canada. . . . . . . . . . en franchise 
Bandes d I etain de rebuts et 

feuiUeS d I etain • , . , . • , • .. • . , • . II 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 

II 

Tarif 
general 

en franchise 

" 
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Tarifs douaniers (fin) 

Tarif de 
preference 
britannique 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 
Tarif 

general 

CANADA (fin) 
Etain au phosphore et bronze au 

phosphore, en blocs, barres, 
plaques, feuilles ou fils ....... . 

Oxyde d I etain • • • • • , o , , , , , , o , , , , 

Bichlorure d' etain et cristaux 
d' etain ..••....•......•....•.. 

Toles ou bandes de fer ou 
d' acier, ondulee ou non, avec 
ou sans aspect superficiel 
!amine, recouvertes d'etain .•.• 

Toles ou bandes de fer ou 
d' acier recouvertes de plomb ou 

5% 
en franchise 

II 

10% 

7 1/2o/o 
15% 

10% 

15% 

10% 
15% 

10% 

25% 

d' un alliage de plomb et d' etain en franchise 
Produits ouvres en fer-blanc, 

en franchise 15% 

peints, vernis, ornes ou non, 
produits ouvres en etain, non 
designes ailleurs. . • . . . • . . . . . . . 15% 

ETATS-UNIS 
Minerai d' etain et oxyde noir d' etain ..........•.•. 
Etain autre que les alliages d I etain .........•...... 
Alliages d I etain 

Renfermant en poids plus de 5% de plomb .•.....•. 

Autres .••..•..••..•..•..•................•....• 
Etai.n de rebuts ..•....••........•.•.••...•.....•. 
ttain en plaques, en feuilles et en bandes, 

ouvre, coupe ou non, presse ou estampe en 
formes non-rectangulaires 
Non revetu ....•.•...•....•••.....••••......•... 
Revetu ...................••••...••...•...••... 

Fil d' etain 
Non recouvert ou plaque de metal ..•••.•.....•... 
Couvert OU plaque de metal .•...•..•.•..•........ 

ttain en barres, tiges, cornieres, formes et sections 
Etain en poudre et en flocons ..•...............•... 
Tuyaux et tubes en etain et flans, raccordements 

de tuyaux et tubes .......••.••.•....•...••...... 
Feuilles d I etain .....••.•..••.••.•......•.••..•.. 
Composes d' etain et sels ...•••.......•....•.•.... 

20% 30% 

en franchise 
II 

1. 0625c. la livre la 
teneur en plomb 

en franchise 
en franchise 

12% ad valorem 
24% ad valorem 

12. 5% ad valorem 
0. le. la livre plus 

12. 5% ad valorem 
12% ad valorem 
12% ad valorem 

12% ad valorem 
35% ad valorem 
12. 5% ad valorem 
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Le feldspath 

J.E. REEVES* 

L' International Minerals & Chemical Corporation (Canada) Limited, unique 
producteur de feldspath au Canada, a expedie environ 10, 830 tonnes courtes de 
ce mineral en 1965, ce qui represente une notable augmentation par rapport a 
1964. Extrait sous forme de pegmatite granitique massive llgrains tr~s gros
siers, dans le canton Derry au Quebec, le feldspath a ete scheide a la main aux 
chantiers de la mine avant d' ~tre pulverise a l' usine que poss~de la societe a 
Buckingham. Cette production a ete utilisee principalement par l' industrie de 
la ceramique dans le sud de l' Ontario et le nord de l' etat de New York. Les 
exportations ont augmente d'un peu plus de 10 p. 100. L'Ouest du Canada a 
importe une certaine quantite de feldspath, dont il n' a pas ete tenu compte 
separement. 

L' industrie canadienne du feldspath avait expedie plus de 40, OOO tonnes 
de ce mineral en 1951; depuis cette date, sa production a connu une baisse con
siderable. Ce declin est dtl. a la perte du marche du verre et au tonnage reduit 
de feldspath canadien utilise dans la fabrication des falences, des emaux et des 
produits de recurage. Presentement, il y a peu de raisons d'esperer une 
amelioration sensible de cette situation dans un avenir rapproche. 

TECHNOLOGIE 

Le nom de feldspath est un terme general qui englobe un groupe de silicates 
alumineux de potassium, de sodium et de calcium. Le feldspath potassique et 
sodique est utile a l' industrie de la ceramique comme source d' alumine (A.l203), 
de potasse (K20) et de soude (Na20) et aussi en raison de son degre de cuisson 
relativement peu eleve; par ses proprietes moderement abrasives, il sert 
egalement aux fabricants de produits de recurage. Le feldspath a forte ·teneur 
en calcium, presente soit sous forme d' anorthosite ou de fragments de labra
dorite, a une certaine vogue comme materiau de construction ou de decoration, 
mais n' est pas compris dans la statistique du feldspath. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Feldspath: production, commerce et consommation 

Tonnes 
courtes 

PRODUCTION (expeditions).. 9, 149 

EXPORTATIONS 
:Etats-Unis................ 3, 376 
Autres pays. . . • . . . . . . . . . . . 10 

Total.................... 3, 386 

1964 

1963 

CONSOMMATION (chiffres disponibles) 
Fa1ence fine • . . • • . . . . • . . . . 4, 800 
:Emaux A porcelaine • • . . . . . 191 
Produits de recurage • • . . . . 411 
Autres.................... 607 

Total. • • . . . . . • . . • . . . • . . . . • 6, 009 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire -: neant 

$ 

212,052 

79,525 
901 

80,426 

TABLEAU 2 

Tonnes 
courtes 

10,830 

3,746 

3,746 

6,715 
189 
548 

41 

7,493 

Feldspath: production et commerce, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production 

1956 18,153 
1957 20,450 
1958 20,387 
1959 17,953 
1960 13,862 
1961 10,507 
1962 9,994 
1963 8,608 
1964 9,149 
1965p 10,830 

Source: Bureau :federal ae la si;atistique. 
p: preliminaire .. : non disponible 

Importations 

196 
241 

1,140 
1,161 
1,338 
1,721 
1,901 
2,600 

Feldspath 

1965p 

$ 

241,621 

86,815 

86,815 

1964 

Exportations 

1,804 
4, 047 
9,956 
7,552 
3,183 
2,626 
3,698 
3,282 
3,386 
3,746 
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Du feldspath potassique et sodique se retrouve dans une grande varieM 
de roches, mais seules quelques-unes en renferment une quantite exploitable. 
Ses principales sources commerciales ont eM jusqu' ici les pegmatites graniti
ques i\grainsgrossiersou le mineral est concentreen zones; pourenleverl'exce
dent de quartz et autres mineraux indesirables, le feldspath est trie 1l. la main, 
puis broye et classifie. La majeure partie du feldspath canadien provient de 
ces pegmatites qui sont assez communes dans le sud-est de l' Ontario et le 
sud-ouest du Quebec. 

Ailleurs, l' epuisement de nombre de ces gisements et la necessite 
d' une production mecanisee 1l. fort tonnage ont contraint l 'industrie i1 l' exploitation 
de pegmatites et autres roches i1 haute teneur en feldspath, contenant peu de 
feldspath 1l. grains grossiers, et contraint egalement i1 la manutention en vrac de 
melanges composes de feldspath, de quartz et de faibles quantites d' autres 
mineraux. Le feldspath est concentre mecaniquement, ordinairement par flot
tation. 

La substitution de succedanes feldspathiques au feldspath traditionnel a 
nui considerablement i1 la croissance de cette industrie. La syenite nephelinique 
de l' Ontario a remplace le feldspath dans la fabrication du verre i1 cause de sa 
plus forte teneur en alumine;l' aplite, sous-produit feldspathique de l' extraction 
du titane en Virginie, rentre dans la fabrication de plusieurs classes de verre 
comme source bon marched' alumine; enfin, certains melanges aux proportions 
definies de feldspath et de silice sont maintenant employes dans la fabricationdu 
verre et de quelques produits d' argile. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Le feldspath se vend surtout aux fabricants de produits ceramiques. Lorsqu' il 
peut soutenir la concurrence de la syenite nephelinique, il est encore employe 
comme sourced' alumine, de sotide et de potasse dans la verrerie. Lagrosseur 
exigee dans ce cas est celled' un grain assez gros, qui doit en general traverser 
le tamis de 20 mailles. La teneur en fer doit ~tre inferieure i1 0.1 p. 100 en 
oxyde ferrique (Fe203). 

Le feldspath est important comme fondant lors de la fabrication des 
falences fines et des emaux. Il doit traverser le tamis de 325 mailles au mini
mum, posseder une faible teneur en quartz et en mineraux ferri:mres et, dans 
bien des cas, presenter une forte proportion de potasse-soude. Une faible teneur 
en fer (moins de 0.1 p. 100 de Fe203) assure generalement un produit blanc 
apri"ls cuisson. 

Dans la fabrication des emaux a porcelaine, le feldspath est une source 
d' alumine, de potasse et de silice. Pour cette utilisation il doit Mre tamise i1 
120 mailles au moins, renfermer tri"ls peu de fer et donner un produit blanc a 
la cuisson. 

Le feldspath dentaire utilise i1 des fins de prothi"lse est un feldspath 
potassique choisi pour son haut degre de purete. n doit ~tre libre de mineraux 
ferri:mres qui tacheraient le produit ouvre. 

Le feldspath i1 recurage doit ~tre blanc et exempt de quartz. 
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PRIX 

La mercuriale du 15 novembre 1965 de l' E & MJ Metal and Mineral Markets 
donne les prix suivants aux Etats-Unis, la tonne courte, en vrac, franco lieu 
d' expedition, Caroline du Sud: 

200 mailles ......................................• $17. 50 a $21. 00 
325 mailles ......•................................ 18. 50 a 23. 00 
4 O mailles, verrerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 5 O a 15. 00 
20 mailles, semi-granuleux ........................ 10. 00 a 12. 50 

TARIFS DOUANIERS 

Les droits imposes par le Canada et les Etats-Unis etaient les suivants lors de 
la redaction de ce rapport: 

CANADA 
Feldspath brut seulement 
Feldspath broye seulement 

ETATS-UNIS 
Feldspath brut 
Feldspath broye 

Tarif de Tarif de la 
preference nation la plus 
britannique favorisee 

en franchise en franchise 
en franchise 15% 

12 1/2 c. la tonne forte 
7 1/2% ad valorem 

Tarif 
general 

en franchise 
30% 
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Le minerai de fer 

C,J, GAUVIN* 

Les expeditions de minerai de fer en 1965 ont totalise 35 millions et demi de 
tonnes** evaluees a 419 millions de dollars, soit une augmentation de 3. 8 p. 100 
sur 1964 annee oii le total des expeditions avait atteint 34, 200, OOO tonnes 
evaluees a 405 millions de dollars. 

En 1965, la construction de trois usines de bouletage a ete terminee, 
notamment celle de l' Arnaud Pellets, au Quebec, et celles de la Caland Ore 
Company Limited et de la Jones & Laughlin Steel Corporation, en Ontario. Leur 
capacite annuelle de production de pres de sept millions de tonnes a porte a plus 
de 15 millions de tonnes annuellement le potentiel de bouletage du Canada. La 
Wabush Mines, important producteur de concentres au Labrador, a aussi com
mence a produire; sa production theorique de 5, 300, OOO tonnes par annee est 
destinee en majeure partie a l'usine de bouletage de l' Arnaud Pellets. 

Deux petites mines de la Colombie-Britannique, l'Orecan Mines Ltd. 
et !'Empire Development Company, Limited, etaient sur le point d'entrer en 
production a la fin de l'annee, et les travaux de construction sur la propriete de 
la Wesfrob Mines Limited, situee sur l'fle Moresby, se poursuivent. 

En Ontario, la Dominion Foundries and Steel, Limited (DOFASCO) a 
commence la realisation du projet d'amenagement du complexe a la mine 
Sherman a Timagami, au c011t de 40 millions de dollars, et compte terminer les 
travaux d'ici 1968. La capacite de production de cette mine sera de 1, 200, OOO 
tonnes de boulettes annuellement. 

De plus, plusieurs projets d'installation sont envisages. La Steel 
Company of Canada, Limited (STELCO) songe a installer a la mine Griffith, sur 
le terrain de l'Iron Bay Mines Limited pres de Red Lake, une usine de bouletage 
d'une valeur de 50 millions de dollars et d'une capacite annuelle de production 
d'un million et demi de tonnes de boulettes. On prevoit que l'Iron Ore Company 

*Division des ressources minerales 
**A moins d'indication contraire, Ies quantites sont exprimees en tonnes fortes 

(2, 240 livres). 
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TABLEAU 1 

Minerai de fer: production et commerce 

1964 l965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ 

fortes fortes 

PRODUCTION (expeditions) 
Quebec ••.••.•.••.••.. 13,850,818 161,880,175 13,197,884 141,584,305 
Terre-Neuve •••...•... 11,396,049 137,038,680 13,041,889 168, 498, 171 
Ontario ••..•.••..••.•. 7,184,615 85,613,354 7,407, 115 90,558,867 
Colombie-Britannique .. 1,788,002 20,419,487 1,878,635 18, 711, 715 

Total •.....••..•..••.. 34,219,484 404,951,696 35,525,523 419,353,058 

Minerai de fer de sous-
produit* ..•. · ••.••.•... 876,656 1,136,546 

IMPORTATIONS 
Etats-Unis ..•.•..••.... 4,837,330 63,488,221 4,503,804 58, 130, 495 
Bresil •..•..•..•..•..•• 372,254 3,708,212 259,225 2,419,220 
Chili •.••.••.••.••.••.• 23,850 90, 9_16 

Total •.••.•..••....••.. 5,233,434 67,287,349 4,763,029 60,549,715 
EXPORTATIONS 
Mineral de fer 1 e~e-

dition directe 
Etats-Unis ...••...•.. 8,308,132 85,109,981 7,181,726 73,669,321 
Grande-Bretagne ....•• 227,983 1,972,451 278,134 2,684,844 
ltalie ..••..•.••.••.... 45,243 436,142 
Pays-Bas ••.••..•..•.. 44,234 441,454 
Allemagne occidentale .. 58,886 392,759 27,913 278, 571 
Belgique et Luxembourg 59,100 514,420 
Japon , , , 11 , , •••• " •• , , , 41,734 491,643 

Total •.••.•..•.•..•.•• 8,695,835 88,481,254 7,577,250 77,510,332 

Minerai de fer, concentre 
Etats-Unis ...••••..•.. 10,744,738 120' 471, 680 8,741,972 96,953,234 
Grande-Bretagne •..••. 1, 976, 471 18,730,120 1,940,608 18,814,649 
Japon •.••.•..•..••..• 1,635,598 17,778,204 1,773,012 19,734,258 
Allemagne occidentale • 198,205 1,387,569 636,244 5,170,618 
Belgique et Luxembourg 213,505 1,866,628 531,046 4,594,497 
Italie ••..•.•...•.••.• 30,900 193,125 342,831 3,630,156 
Pays-Bas ..•..•.••.••. 112, 263 1,266,337 242, 499 2,392,004 
France ..••.•..•.••..• 25,000 286,771 
Autres pays •..•...•... 5,000 54,658 

Total •..•..•..•.•.•••• 14,941,680 162,035,092 14,208,212 151,289,416 
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Tableau 1 (fin) 

1964 l965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ fortes fortes 

EXPORTATIONS (fin) 
Mineral de fer, 

agglomerat 
Etats-Unis ••.••. , , ..•. 5,212,898 79,447,054 7,223,323 105,922,538 
Grande-Bretagne., ...• 957,513 15, 011, 226 695,898 10,303,260 
Italle ••..•..•..•..••.• 180,205 2,730,319 
Pays-Bas •.••.•. , .•... 76,292 1,176,196 163,660 2,432,225 
Allemagne occidentale . 60,489 973,889 111, 394 1,655,681 
Belgique et Luxembourg 1,500 21,990 
France ••. , •.••••.•..• 29, 710 435,548 

Total ..••..••.....•... 6,307,192 96,608,365 8,405,690 123,501,561 

Mineral de fer, n. m. a. , 
y compris le mineral 
de fer de sous-produit 
Etats-Unis .•.•.••.•... 527,494 8,870,978 608,082 8,516,980 
Pays-Bas ••.••.•.••... 18 216 
Autres pays •.••.••.•• 1,500 11, 625 

Total •..•..• , . , , .••.•. 528,994 8,882,603 608,100 8,517,196 

Total des e~ortations, 
toutes les classes 
Etats-Unis ..•.••.••..• 24,793,262 293,899,693 23,755,103 285,062,073 
Grande-Bretagne •..... 3,161,967 35,713,797 2,914,640 31,802,753 
Japon .••.•.••.••.• , .• 1,677,332 18,269,847 1,773,012 19,734,258 
Allemagne occidentale . 317,580 2,754,217 775,551 7,104,870 
Italie ••.••.•.••....•.• 30,900 193,125 568,279 6,796,_617 
Belgique et Luxembourg 272,605 2,381,048 532,546 4,616,487 
Pays-Bas .••.•.• ; .••.. 188,555 2,442,533 450, 411 5,265,899 
France .••...••.•..•.. 25,000 286,771 29, 710 435,548 
Autres pays .••. , .••.• , 6,500 66,283 

Total ......••...••..• 30,473,701 356,007,314 30,799,252 360,818,505 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Le total des expeditions de minerai de fer de sous-produit a ete tire de rensei
gnements fournis par les societes a la Division des ressources minerales. Le 
total des expeditions de minerai de fer comprend le minerai de fer de sous-produit. 
p: preliminaire •. : non disponible -: neant 
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TABLEAU 2 

Minerai de fer: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes fortes) 

Production Consommation* 
(expeditions) Importations Exportations (indiquee) 

1956 19,953,820 4,525,768 18,094,080 6,385,508 
1957 19,885,870 4,052,704 17,972,769 5,965,805 
1958 14,041,360 3,047,301 12,391,314 4,697,347 
1959 21,864,576 2,500,894 18,552,488 5,812,982 
1960 19,241,813 4, 514, 596 16,942,140 6,814,269 
1961 18,177,681 4,132,280 14,868,166 7,441,795 
1962 24,428,282 4,604,819 21,645,758 7,387,343 
1963 26,913,972 5,325,713 23,854,973 8, 384, 712 
1964 34,219,484 5,233,434 30,473,701 8,979,217 
1965p 35,525,523 4,763,029 30,799,252 9,489,300 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Les expeditions, plus les importations, moins les exportations, sans tenir 
compte des changements survenus aux stocks des ateliers de consommation. 
p: preliminaire 

of Canada portera prochainement la capacite annuelle de bouletage de son usine 
Carol de cinq millions et demi a dix millions de tonnes. Ce programme d'ex
pansion serait termine a la fin de 1967 et la nouvelle capacite de l'usine permet
trait d' effectuer le bouletage de la totalite du minerai de Labrador Iron City. 
D'a·utre part, un accord serait sur le point d'etre conclu entre la Steep Rock Mines 

Limited et I' Algoma Steel Corporation, Limited aux termes duquel la Steep Rock 
s'engagerait a fournir annuellement plus d'un million de tonnes de boulettes a 
l' Algoma. La Steep Rock fournirait egalement des boulettes a d'autres produc
teurs d'acier d'Amerique du Nord. 

La capacite annuelle de production de minerai de fer au Canada s'ele
vait a la fin de 1965 a 45, 400, OOO tonnes, marquant une augmentation de 16. 7 
p. 100 sur l'annee 1964. Ce total se repartit en 15, 600, OOO tonnes de boulettes, 
12, 400, OOO tonnes de concentres a haute teneur en plus de ceux utilises a la 
fabrication de boulettes, et 17, 400, OOO tonnes de minerai et de concentres a 
teneur moyenne renfermant moins de 58 p. 100 de fer nature!. L'achevement 
des installations projetees de bouletage du minerai de fer portera la capacite 
annuelle de production a 21, 400, OOO tonnes en 1967 et a 24, 100, OOO tonnes en 
1968. 

COMMERCE ET MARCHES 

Le minerai de fer canadien est utilise par l'industrie siderurgique de cinqgrands 
marches principaux comprenant: le Canada, les Etats-Unls, laGrande-Bretagne, 
le Japon et I' Europe occidentale. Les expeditions effectuees aux usines side-
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TABLEAU 3 

Production de minerai de fer* par pays, 1962-1965 
(milliers de tonnes fortes) 

1962 1963 1964 1965,E 

URSS ...........•..... 126,079 135,304 143,695 151,272 
Etats-Unis ............ 71,829 73,599 84,836 87,430 
France •.••..•...•..... 62,254 56,978 59,971 59,166 
Canada ..•..•.•.... , , .. 24,428 26,914 34,522 34,152 
Chine .•......•..•..... 29,500 34,400 36,400 30,510 
Suede ...............•. 21, 675 23,259 26, 116 29,019 
Inde •.........•.....•. 13,151 14,690 14,646 20,963 
Venezuela ............. 13,057 11, 562 15,403 17,863 
Liberia .•..•.......•• , 3,550 6,453 10,291 17,420 
Grande-Bretagne ....... 15,277 14,912 16,068 15,413 
Bresil ......... , ...•.. 10,567 11, 042 14,763 14,369 
Chill .......•.....•... 7,964 8,373 9,697 11, 791 
Allemagne occidentale .. 16,380 12,694 11,430 10,676 

Total ....•.....•...... 415, 711 430,180 477,838 500,044 

Autres pays ...•.•..••. 83,399 83,481 88,878 89,187 

Total mondial ......... 499, 110 513,661 566, 716 589,231 

Source: Annual Statistical Report, 1965 de l' American Iron and Steel Institute. 
*Expeditions directes, concentres et agglomerats. 
p: preliminaire 

rurgiques du pays, au Japon et a !'Europe occidentale ont depasse celles effec
tuees en 1964, tandis que celles faites aux Etats-Unis et a la Grande-Bretagne 
ont legerement diminue. Les Etats-Unis, premier importateur de minerai de 
fer au monde, ont re~u 67 p. 100 des exportations du Canada en 1965 malgre 
une diminution d'un million de tonnes sur 1964. Par suite d'une consommation 
accrue de concentres de haute qualite et de boulettes par l'Allemagne occiden
tale, l'ltalie, la Belgique et le Luxembourg, les exportations faites a !'Europe 
occidentale ont connu une augmentation de pres d'un million et demi de tonnes 
sur 1964 et ont atteint environ 2, 300, OOO. Par contre, les expeditions a la 
Grande-Bretagne ont accuse une baisse et sont descendues de 3, 200, OOO a 
2, 900, OOO tonnes en 1965, par suite de l'entree en concurrence des minerais 
ouest-africains. Les exportations canadiennes sont passees de 30, 500, 000 
tonnes en 1964 a 30, 800, OOO en 1965 et la consommation canadienne de minerai 
de fer a ete egalement un peu plus elevee que l'annee precedente. Les impor
tations, en provenance surtout des Etats-Unis, ont baisse de 5, 200, 000 en 1964 
a 4, 800, OOO tonnes en 1965, tandis que les expeditions de minerai a l'industrie 
siderurgique du pays ont augmente Iegerement passant de 4, OOO, OOO de tonnes 
en 1964 a 4, 200, OOO. 
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PRODUCTION MONDIALE 

La production mondiale de minerai de fer a augmente de 4 p. 100 en 1965 afin 
de repondre a la demande accrue des acieries de presque tous les grands pays 
industriels. Les producteurs mondiaux de minerai de fer se disputent forte
ment les marches de la Grande-Bretagne, de l'Europe occidentale et du Japon, 
pays aux economies tres evoluees important de grandes quantites de minerai; 
cette concurrence s'avivera probablement encore lorsque les vastes reserves 
de plusieurs parties du monde, en particulier de l'Ouest de l'Afrique, de l'Ame
rique du Sud et de l' Australie, seront exploitees sur une plus grande echelle. 

Le fait le plus important de 1965 concernant le commerce futur du 
minerai de fer a probablement ete une plus grande exploitation des gisements 
ferriferes a haute teneur du nord-ouest de l' Australie. Pour la vente de ce 
mineral l'Australie a signe avec le Japon des contrats a longue echeance pour 
!'expedition de plus de 13 millions de tonnes par annee. Un premier contrat 
egalement a ete signe avec la Grande-Bretagne pour la vente de mineral de fer 
australien. Les evenements marquants de 1965 ont comprls egalement l'expor-
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tation par l'URSS de concentres a la Grande-Bretagne; l'accroissement de la 
capacite de production de minerai de fer des pays de l'Ouest de l' Afrique a plus 
de 31 millions de tonnes annuellement; les projets Visant a porter de 13 OU 14 
millions a quelque 20 millions de tonnes par annee les possibilites de production 
et d'expedition de mineral de fer bresilien, moyennant une participation etran
gere; et enfin les plans etablis par plusieurs pays, notamment la Suede, le 
Perou et les lndes, pour augmenter leur production. 

L'industrie siderurgique du Canada et des ttats-Unis obtient, de mines 
qu'elle exploite elle-meme, environ 90 p. 100 du minerai de fer dont elle a 
besoin. Cette production de mineral suffit done presque entierement a alimenter 
l' industrie siderurgique du continent. D'autre part, la quasi-totalite du minerai 
de fer consomme par les industries siderurgiques des autres pays industriels du 
monde non-communiste est obtenue par achat sous contrat de petites societes 
commerciales; les industries siderurgiques de ces pays ne participant que pour 
une petite part au financement de !'exploitation de mines de fer a l'etranger. 
Cet etat de choses se modifie mais lentement. 

Chaque annee, un tonnage plus important de mineral enrichi au maximum 
entre en traitement dans les hauts-fourneaux. Le bouletage demeure la methode 
la plus frequemment utilisee pour !'agglomeration des concentres provenant du 
mineral de fer a basse teneur, surtout en Amerique du Nord. Cette tendance 
decoule de facteurs economiqU:es, techniques' de problemes de transport et 
probablement metallurgiques. Toutefois, plusieurs acieries produisent econo
miquement de fortes quantites de fonte en gueuses a l'aide d'agglomeres calibres 
et auto-fluants decapants de bonne qualite permettant d' obtenir des resultats 
comparables a ceux produits par le procede des boulettes. Cependant, le tra
vertin n'est pas transporte sur de longues distances. 11 est utilise ordinairement 
sur place, a l'usine oil se trouvent les hauts-fourneaux, apres avoir obtenu du 
minerai a haute teneur a partir des matieres de bonne qualite propres a l' expe
dition directe, ou de concentres. En 1965, le Canada et les Etats-Unis avaient 
ensemble une capacite totale de 48 millions de tonnes de boulettes alors que la 
capacite mondiale n'atteignait que 56 millions de tonnes. La construction au 
Canada et aux Etats-Unis, d'usines et autres amenagements, permettront d'aug
menter la capacite annuelle de production de boulettes de 20 millions de tonnes, 
tandis que, dans le reste du monde, ces constructions ne permettront d'atteindre 
qu'environ 7 millions de tonnes. Les pronostics sur !'evolution future de I' ex
pansion de la capacite de production de boulettes sont difficiles a etablir' ma is 
il est evident que la tendance a utiliser dans les hauts-fourneaux des agglomeres 
a haute teneur demeure toujours tres forte. 

CONSOMMATION AU PAYS 

Le minerai de fer est principalement utilise comme matiere premiere pour la 
production du fer et de l'acier. De petites quantites d'oxydes de fer qui, au 
sens propre, ne sont pas des minerais de fer, servent a la preparation des pein
tures et du ciment comme agent lourd dans le beton et comme elements lourds 
dans certaines usines d'enrichissement ainsi qu'a des fins agricoles. Presque 
tout le mineral de fer consomme s' emploie dans la production de fonte en 
gueuses, dont une partie est utilisee dans les fonderies de fer. Cependant, la 
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TABLEAU 4 

Consommation de minerai de fer dans les usines 
canadiennes de fonte et d'acier 

(tonnes fortes) 

Dans les hauts-fourneaux, minerai 
directement utilisable ................. . 

Dans les fours des acieries, minerai 
directement utilisable .................• 

Dans les usines de frittage, avant le 
passage du minerai dans les hauts
fourneaux ou les fours des acieries ••• , , , 

Divers .............•...........•....... 
Total •..••.......•.•....••..•..•..•..••. 

1964 

7,284,486 

325,366 

1,271,686 
98 

8,881,636 

Minerai de fer 

1965 

7,835,208 

254,675 

1,188,084 
148 

9,278,115 

Source: American Iron Ore Association, selon les donnees des societes. 

TABLEAU 5 

Consommation et stocks de minerai de fer dans les installations canadiennes 
de fonte et d'acier, 1964 et 1965 

(tonnes fortes) 

Arrivages de minerai importe ...•......•...... 
Arrivages de minerai canadien ............... . 
Arrivages totaux aux usines de fonte et d'acier .. 
Consommation de minerai de fer ..............• 
Stocks de minerai aux usines de fonte et d'acier 

au 31 decembre ..•.......•..•...•..•..•..••• 
Variation comparativement a l'annee precedente. 

1964 

5,194,724 
3,532,110 
8,726,834 
8,881,636 

3,518,381 
+l,820 

1965 

9,460,961 
9,278,115 

3,814,534 
+296,153 

Source: American Iron Ore Association, selon les donnees des societes. 

TABLEAU 6 

Production reelle et tMorique de fonte en gueuses 
et d'acier brut des installations canadiennes 

de fonte et d'acier, 1964 et 1965 

Production de fonte en gueuses .•....... 
Capacite au 31 decembre •.....••..... 

Production de !ingots d'acier et de 
pieces moulees .•.............•.•... 
Capacite au 31 decembre .•....•.•..•. 

1964 

6,540,679 
7,288,200 

9,130,763 
10,908,836 

Source: Bureau fedlfral de la statistique. p: preliminaire 

l965p 

7,064,880 
7,883,000 

10,028,899 
11, 797, 770 
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LE MINERAi DE FER,1965 
• PRODUCTEUR 

0 PRODUCTEUR DE SOUS-PRODUITS 

A, PRODUCTEUR EVENTUEL 

PRODUCTEURS 

1. Les Industries Dosco Limitee, 12, The Algoma Steel Corporation, 

Wabana Mines Division Limited, Algoma Ore Properties 
2. Iron Ore Company of Canada Division 
3. Iron Ore Company of Canada 13. Caland Ore Company L1mited 

Wabush Mines Steep Rock Iron Mines Limited 
4. Arnaud Pellets 16. Texada Mines Ltd. 
5. Quebec Cartier Mining Company 17. Brynnor Mines Limited 
6. Hilton Mines, Ltd. 18. Orecan Mines Ltd. 
7. Marmoraton Mining Company, Ltd. 19. Zeballos Iron Mines Limited 
9. Lowphos Ore, Limited 21. J edway Iron Ore Limited 

11. Jones & Laughlin Steel Corporation, 
(mine Adams) 

PRODUCTEURS DE SOUS-PRODUITS 
8. Falconbridge Nickel Mines, 

Limited 
The International Nickel Company 

of Canada, Limited 

15. Cominco :Ltee 
20. Coast Copper Company, Limited 

PRODUCTEURSEVENTUELS 

10. Strathagami Mines, Inc. (mine 
Sherman) (1968) 

14. The Steel Company of Canada, Limited 
(mine Griffith) ( 1968) 

20. Empire Development Company, 
Limited (1966) 

21. Wesfrob Mines Limited ( 1966) 

Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent a ceux indiques sur la carte. 
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majorite de la fonte, ainsi que l' acier de rebuts, les fondants et agents additifs 
etc. , servent a la production d'acier brut. Un peu de mineral de fer entre ega
lement dans l'acier utilise pour la construction de hauts-fourneaux. Le tableau 
4 donne le tonnage de la consommation au Canada du minerai de fer dans les 
usines de fer et d'acier. 

TRAVAUX DEMISE EN VALEUR AU CANADA 

Terre-Neuve et le Labrador 
Les Acieries Dosco Limitee ont poursuivi leurs recherches sur le 

minerai de fer de la mine Wabana afin de decouvrir un procede economique 
d'enrichissement des fines. Les expeditions de mineral en 1965 ont accuse une 
baisse d'environ 4. 5 p. 100 sur 1964 et ont totalise 1, 186, 732 tonnes. Les 
expeditions de minerai de la mine Wabana vers l'usine de la societe-mere situee 
a Sydney (N. -E.) ont diminue de 60 p. 100 environ. Les exportations en 1965, 
de 21 p. 100 plus elevees que celles de 1964, ont beneficie de !'augmentation de 
87 p. 100 enregistree dans les expeditions a la Belgique; toutefois celles faites 
a la Grande-Bretagne ont connu une diminution de 43 p. 100. L'extraction a la 
mine Wabana ayant ete poursuivie durant toute l'annee, un fort tonnage de fines 
obtenues par tamisage a permis de constituer des stocks de reserves. La 
Dosco eprouve de plus en plus de difficultes pour la vente du mineral provenant 
des mines de la Wabana Mines Division en raison de ses teneurs relativement 
faible en fer et haute en phosphore et en silice. 

Au complexe Carol, de l'Iron Ore Company of Canada (IOC) a Labrador 
City, la production de boulettes et de concentres a fonctionne a pleine capacite. 
Les expeditions ont atteint 6, 830, OOO tonnes, dont 5, 330, OOO tonnes de boulettes 
et un million et demi de concentres. En 1965, la_voie du chemin de fer automa
tise a ete prolongee afin de desservir le gisement de Carol East, situe a 7. 5 
milles de l'usine de concentration. Des travaux d'expansion au cout de 2 mil
lions de dollars ont ete entrepris a l'usine de concentration afin d'ameliorer la 
qualite du produit et de recuperer des residus un supplement annuel de 500, OOO 
tonnes de magnetite concentree en les passant aux separateurs magnetiques. 
La societe devrait annoncer son projet de porter la capacite annuelle de produc
tion de boulettes de la Carol Pellet Company de cinq millions et demi a dix 
millions de tonnes. La mine a ciel ouvert et l'usine de concentration de la 
Wabush Mines, d'une capacite annuelle de production de 5, 300, OOO tonnes de 
concentres d'une teneur en fer de 66 p. 100, ont ete officiellement inaugurees 
au mois de juin 1965. Le concentre est transporte par chemin de fer au port de 
Pointe-Noire (Quebec), oil se trouve l'usine de bouletage de l'Arnaud Pellets, 
d'une capacite annuelle de 4, 900, OOO tonnes de boulettes. Les installations de 
l'Arnaud Pellets ont ete officiellement inaugurees au cours du mois de juillet 
1965. Le cout des travaux entrepris par la Wabush Mines et l'Arnaud Pellets a 
atteint 300 millions de dollars environ. La Steel Company of Canada (STELCO) 
et la Dominion Foundries and Steel, Limited (DOFASCO) detiennent 38. 5 p. 100 
des interets dans la Wabush Mines Division et un pourcentage un peu plus eleve 
dans l' Arnaud Pellets. Le total des expeditions de boulettes en 1965 s' est 
eleve a 2, 010, OOO tonnes. 



Norn de la societe et empla
cement de Ja propr iete 

The Algoma Steel Corp. Ltd. , 
Algoma Ore Properties Division; 
mines et usine de frittage 
pres de Wawa (Ont.) 

Arnaud Pellets, Pointe-Noire 
(Quebec) 

Brynnor Mines Ltd.; pres de 
Ucluelet, ile Vancouver (C. -B.) 

Caland Ore Co. Ltd. ; branche Est 
du lac Steep Rock au nord 
d'Atikokan (Ont.) 

Canadian Charleson Mine; au sud 
du lac Steep Rock pres 
d'Atikokan (Ont.) 

Carol Pellet Company; pres de 
!'atelier de concentration de 
l'IOC Labrador City (Labrador) 

Coast Copper Co. Ltd. ; pres du 
lac Benson, au nord de l'ile 
Vancouver (C. -B.) 

Empire Development Co. , Ltd. ; 
riviere Benson, 25 milles au 
sud-ouest de Port McN ei!l, ile 
Vancouver (C. -B.) 

Hilton Mines, Ltd. ; pres de 
Shawville (Quebec) a 40 milles 
au nord-ouest d'Ottawa 

TABLEAU 7 

Producteurs canadiens de minerai de fer en 1965 

Societes partic ipantes 

Societe a part entiere 

Toutes Jes socilltes participant a 
la Wabush Mines excepte la 
Mannesman et la Roesch 

Noranda Mines Ltd. 

Instant Steel Co. 

Oglebay Norton Co. 

Societes americaines parti
cipant a l'OCC 

COMINCO 

Loram Ltd. ; Quatsino 
Copper-Gold Mines, Ltd. 

The Steel Co. of Canada, Ltd. ; 
The Jones & Laughlin Steel 
Corp.; Pickands Mather & Co. 

Produit extrait 
(teneur moyenne 
a l' etat nature! 

en% de Fe) 

Siderite de mines souterraines 
et a ciel ouvert (32. 99) 

Execution par la P lckands 
Mather & Co. du traitement 
des concentres de la Wabush 
Mines 

Magnetite, mine a ciel ouvert 
(54. 0) 

Hematite et goethite, mines a 
ciel ouvert ( 53. 28) 

Gravlers contenant de l'hema
tite (12 a 20) 

L'atelier de la societe exploi
te par l'IOC pour le traite
ment des concentres 

Mlnerai de cuivre de mine sou
terraine, environ 30. 5% de Fe 
en temps que magnetite 

Magnetite, mine a ciel ouvert 
(35. 5) 

Magnetite, mine a ciel 
ouvert (environ 18) 

Produit expedie 
(teneur moyenne 
a l'etat nature! 

en% de Fe) 

Mineral enrlchi par la me
thode de precipitation et de 
flottation et fritte (50. 54% 
de Fe, 2. 9% de Mn.) 

Boulettes ( 65) 

C oncentres de magnetite 
(60. 2) 

Mlnerai expectie directement 
(53. 28), concentres (56. 04) 
(boulettes en 1966) 

Prodult traite aux cribles et 
concentrateurs en splrales 
(55. 0) 

Boulettes ( 64. 27) 

Concentres de magnetite 
(59. 5) 

Concentres de magnetite 
(54.1) 

Boulettes d'oxyde de fer 
(66. 03) 

Expectitionsl 
(milliers de 

tonnes fortes) 
1964 1965 

1, 783 1,825 

l,883p 

673 595 

2,001 l,802 

182 35 

4, 942 5,325 

52 91 

164 

898 894p 

Nl ,;,. 
0 



Iron Ore Company of Canada; The Hanna Mining Co. ; Goethite-limonite, mine a Minerai expectie direc- 7,670 7,025 
Schefferville (Quebec) Hollinger Consolidated Gold ciel ouvert ( 53. 6) tement ( 53. 6) 

Mines Ltd. ; Armco Steel Corp. ; 
Bethlehem Steel Corp. ; National 
Steel Corp. ; Republic Steel Corp .. ; 
Wheeling Steel Corp. ; The 
Youngstown Sheet and Tube Co. 

Labrador City (T. -N.) Mflmes societes que c!-dessus Hemat!te speculaire, mine a Concentres d'Mmatite 1,5502 1,5052 
ciel ouvert ( 38. 4) speculaire ( 62. 50) 

J edway Iron Ore Ltd. ; Ue Mores by, The Granby Mining Co. Ltd. Magnetite, mine a ciel ouvert Concentres de magnetite 383 353 
Iles Reine-Charlotte (C. -B.) (31) (58. 4) 

Jones & Laughlin Steel Corp. ; Soci8te a part ent!ere Magnetite, mine a c!el ouvert Boulettes ( 62. 2) - 750 
(mine Adams), canton Boston, (20. 9) 
pres de Kirkland Lake (Ont.) 

Lowphos Ore, Ltd. ; region de Sud- National Steel Corp. ; The Hanna Magnetite, mine a ciel ouvert Boulettes ( 62. 8) 623 648 
bury, a 20 milles au nord de Mining Co. (agents d!recteurs) (34. 0) 
Capreol (Ont.) ~ 

""' Marmoraton Mining Co. , Ltd. ; Bethlehem Steel Corp. Magnetite, mine a ciel ouvert Boulettes ( 64. 9) 555 453 
I-' 

pres de Marmora, dans le sud (environ 43) 
de !'Ontario 

Nimpkish Iron Mines Ltd. ; a 26 International Iron Mines Ltd. ; Magnetite, mine a ciel ouvert Concentres de magnetite 254 
milles a l'ouest de Beaver Cove, Standard Slag Co. (37. 3) (58. 1) 
Ile Vancouver (C. -B.) 

Orecan Mines Ltd.; Menzies Bay, P ropr!ete publique Magnetite, mine a c!el ouvert Concentres de magnetite 
ne Vancouver (C. -B.) (45) (+62) 

Quebec Cartier Mining Co. ; United States Steel Corp. Hemat!te speculaire, mine a Concentres d' hematite 9,142 8,229 
Gagnon (Quebec) ciel ouvert ( 32. 7) speculaire ( 64. 9) 

Steep Rock Iron Mines Ltd. ; Premium Iron Ores Ltd. , The Hematite-goethite, mines Minerals exped!es direc- 1,312 1, 264 
~ Steep Rock Lake, au nord Cleveland-Cliffs Iron Co. et souterraines et a c!el ouvert tement et concentres 

d'Atikokan (Ont.) autres (54. l) obtenus par gravite (55. 2) s· 
CD 
i; 

Texada Mines Ltd. , fie Texada Societe privee Magnetite, mines souter- Concentres de magnetite e:. 
(C. -B.) raines et a ciel ouvert ( 35. 7) (59. 7) 515 531 c.. 

(!) 

.... 
CD 
i; 



Tableau 7 (suite) 

Norn de la sociiite et empla
cement de la propriete 

Les Industries Dosco Limitee, 
Wabana Mines Division; ile Bell, 
baie de la Conception, a !'est de 
T. -N. 

Wabush Mines; Pickans & Mather 
Co. , administrateur delegue, 
lac Wabush pres de Labrador 
City (Labrador) 190 milles au 
nord de Sept-"Iles 

Zeballos Iron Mines Ltd. , pres 
de Zeballos, ne Vancouver 
(C. -B.) 

Producteurs de sous-produit 

Consolidated Mining and Smelting 
Co. of Canada Ltd. , Kimberley 
(C. -B.) 

Falconbridge Nickel Mines Ltd. , 
Falconbridge (Ont.) 

The International Nickel Co. of 
Canada Ltd., Copper Cliff (Ont.) 

Cutler Acid Limited, Copper Cliff 
(Ont.) 

Societes participantes 

Societe a part entiere 

The Steel Co. of Canada Ltd. , 
Dom. Foundries and Steel Ltd. , 
Mannesman Canadian Iron Ores 
Ltd. , Hoesch Iron Ores Ltd. , et 
Wabush Iron Co. Ltd. (The 
Youngstown Sheet and Tube Co., 
Inland Steel Co. , Inter lake Steel 
Corp. , Pittsburg Steel Co. , 
Finsider of Italy et Pickands 
Mather & Co. ) 

Falconbridge Nickel Mines Ltd. 

Societe a part entiere 

Societe a part entiere 

Societe a part ent!ere 

Canadian Industries Limited 

Produii extralt 
(teneur moyenne 
a !' etat nature! 

en% de Fe) 

Hematite-chamoisite de mines 
souterraines ( 4 7. 9) 

Formation d'hematite
magnetite speculaire, mine a 
ciel ouvert 

Magnetite de mines souter
raines (52. 8) 

Concentres de pyrrhotine 
obtenus par flottation, gril
les pour produire de l'acide. 
Agglomeration du minerai 
fritte 

Traltement des concentres de 
pyrrhotine obtenus par 
flottation 

Traitement des concentres de 
pyrrhotine obtenus par 
flottation 

L'usine traitait auparavant 
des concentres de sulphide de 
fer 

P roduit exped iB 
(teneur moyenne 
a !' etat nature! 

en% de Fe) 

Teneur moyenne (50. 6) 

Concentre 

Concentre de magnetite 
(63. 63) 

Boulettes d'oxyde de fer 
( 65) puis transforme a 
!'atelier en fer en gueuses 

Oxyde de fer calcine 
(environ 67) 

Boulettes d'oxyde de fer 
(68) 

Oxyde de fer calcine 
(environ 66) 

Expeditions 1 
(milliers de 

tonnes fortes) 
1964 1965 

1,243 1,187 

1305p 

82 242 

663 1433 

71 90 

734 889 

144 

~ 
N> 



Quebec Iron and Titanium 
Corp. , mine dans la region du 
lac Tio (Quebec), fonderie elec
trique a Sorel (Quebec) 

Kennecott Copper Corp. ; New 
Jersey Zing Co. 

Source: rapports des societes, communications personne!les et autres. 

Hematite a ilmenite d'une 
mine a ciel ouvert ( 40% de 
fer, 35% de T!02) 

Laitier de Ti02 et di
verses classes de fonte 
refondue de minerai de fer 
desulfure 

8643 1,0323 

1Donnees statistiques fournies a la Division des ressources minerales par Jes societes. 2Ne comprend pas le bouletage de concentres effectue par la Carol 
Pellet Company. 3Agglomeration d'oxydes de fer ou ilmenite consommee. L'ilmenite n'est pas comprise dans la statistique du minerai de fer. 4Expectition 
des stocks additionels. 5Ne comprend pas le bouletage du concentre par !'Arnaud Pellets. 
p: preliminaire -: neant 

N> 
>!>
c..:> 

~ ;;· 
ro 
'1 
e:. 
0.. 
ro ...., 
ro 
'1 
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Labrador-Quebec 
Les envois de minerai propre a I' expedition directe de Schefferville.aux 

instal'lations de l'Iron Ore Company of Canada en 1965, legerement en diminu
tion sur celle de 1964, ont atteint 7, 020, OOO tonnes. En vue de I' exploitation du 
gfte Redmond en 1966 un embranchement de chemin de fer a ete construit 
conduisant vers le nord du gite. 

En 1965, la Quebec Cartier Mining Company a expedie 8, 230, OOO 
tonnes de concentres, ce qui represente une baisse de 10 p. 100 sur 1964. 

La Hilton Mines, Ltd. a expedie 893, 779 tonnes de boulettes, quantite 
equivalente a celle de 1964. La societe ameliore ses installations et ses pro
cedes afin d'augmenter son taux annuel de production. 

La Quebec Iron and Titanium Corporation extrait de !'ilmenite, oxyde 
de titane-fer, pres du lac Tio (Quebec); le minerai est traite dans les fours 
electriques de son usine de Sorel (Quebec) et produit des laitiers de Ti02 et de 
la fonte en gueuses. La consommation d'ilmenite a Sorel a atteint 1, 177, 145 
tonnes desquelles 487, 425 tonnes de laitiers et 332, 785 tonnes de fonte en 
gueuses ont ete obtenues. Les chiffres correspondants en 1964 etaient de 
1, 239, 520, de 486, 258 et de 335, 762 tonnes respectivement. Bien que la fonte 
en gueuses soit tiree de l'ilmenite, cette derniere n'est pas classee comme 
minerai de fer ni comprise dans la statistique. 

Ontario 
L'Algoma Ore Properties, division de l'Algoma Steel Corporation 

Limited, a expedie un tonnage record d'agglomeres. L'acierie de la societe
mere a Sault-Sainte-Marie et le haut-fourneau a Port Colborne ont rec;u 
1, 623, 518 tonnes, et 197, 837 tonnes ont ete expediees aux Etats-Unis, ce qui 
represente une baisse d' environ 17 p 100. Installees en 1939 trois petites 
machines servant a l'agglomeration ont ete remplacees par une machine plus 
moderne; l'installation etait presque terminee a la fin de l'annee. Cette nou
velle machine possede une capacite annuelle de production d'un million de 
tonnes d'agglomeres tandis que les trois anciennes machines ensemble n'en 
produisaient que 700, OOO. L'Algoma a continue l'exploration afin de decouvrir 
quelques nouveaux gftes de minerai de fer dans la partie nord-ouest de l'Ontario 
et, en juillet 1965, elle a exerce son droit d'option sur les gites de magnetite 
a basse teneur que la Can-Fer Mines Limited possede a Nakina. Aucun plan 
n'a ete etabli pour la mise en production de la propriete. 

Dans la region de Steep Rock les expeditions de minerai de la Caland 
Ore Company Limited, legerement inferieures a celles de 1964, ont atteint 
1, 802, 234 tonnes. Les installations de tami.sage de la Caland Ore d'une capacite 
de 2, 300, OOO tonnes seront terminees au printemps 1966. Son installation de 
bouletage, d'une capacite d'un million de tonnes a ete mise a l'essai a l'automne 
1964. L'usine de bouletage fonctionne depuis le debut du mois de janvier 1966. 
Les expeditions de la Steep Rock Iron Mines Limited en 1965 sensiblement equi
valentes a celles de 1964 ont atteint 1, 260, OOO tonnes. En plus des l, 100, OOO de 
tonnes de boulettes qu'elle se propose de livrer a l'Algoma chaque annee, la 
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Steep Rock Iron Mines Limited compte expedier une certaine quantite de boulet
tes a d'autres producteurs d'acier de l'Amerique du Nord. Un contrat d'une 
duree de 26 ans pour la fourniture annuelle de 250, OOO tonnes de boulettes etait 
en cours de negociation. L'usine de bouletage de la Steep Rock actuellement en 
projet de construction aura une capacite annuelle initiale de 1, 350, OOO tonnes; 
Ies plans conc;us prevoient la possibilite de doubler cette production. La mine 
Canadian Charleson de l'Oglebay Norton Company a expedie 34, 534 tonnes de 
concentres prises sur ses stocks de reserves. La societe a commence sa pro
duction en 1958, mais n'a exploite la mine qu'en 1961, 1963 et 1965. Le total 
des expeditions a atteint 704, 638 tonnes. Au mois de juillet apres la derniere 
expedition la mine a ete definitivement fermee et l'outillage vendu. 

Les 648, 368 tonnes de boulettes expediees par la Lowphos Ore Limited 
representent un tonnage superieur a celui de 1964 et un chiffre sans precedent 
pour cette societe. Le tonnage des expeditions de boulettes de la Marmoraton 
Mining Company Limited a diminue et est passe de 554, 799 tonnes en 1964 a 
452, 773 tonnes. 

Les operations de traitement a la mine Adam de la Jones & Laughlin 
Steel Corporation ont commence vers la fin de 1964. Une premiere expedition 
de boulettes a ete faite au mois de decembre, les autres ont suivi regulierement 
a partir du moisdefevrier 1965. L'usine de bouletage, pres de Kirkland Lake, 
a une capacite annuelle d'un million de tonnes. La production est expediee par 
rail aux acieries de la societe-mere des Etats-Unis, surtout a Pittsburg en 
Pennsylvanie. Les expeditions en 1965 ont atteint 750, 220 tonnes. 

L'International Nickel Company of Canada, Limited et la Falconbridge 
Nickel Mines, Limited, societes productrices de produits-derives en Ontario, 
ont poursuivi la recuperation de minerai de fer et les usines ont fonctionne a 
pleine capacite. 

La mise a execution du projet de travaux en vue de !'exploitation de la 
mine Sherman a Timagami, dont le cout atteindra au-deia de 40 millions de 
dollars, a commence en 1965. La Dominion Foundries and Steel, Limited de 
Hamilton (Ont.) detient 90 p. 100 des interets dans la mine Sherman, et la 
Tetapaga Mining Company Limited, filiale de la Cleveland-Cliffs Iron Company 
de Cleveland dans l'Ohio, 10 p. 100. Ces travaux ont ete entrepris en vue 
d'une production annuelle de 1, 200, OOO tonnes de boulettes, a compter de 1968. 

La Steel Company of Canada, Limited envisage la possibilite de cons
truire une usine de bouletage au cout de 50 millions de dollars, sur la propriete 
sous option de !'Iron Bay Mines Limited au lac Bruce pres de Red Lake. Cette 
usine aura probablement une capacite initiale annuelle d'un million et demi de 
tonnes et devrait commencer a produire des 1968. 

Plusieurs societes ont continue !'exploration de grandes formations de 
magnetite pauvre tandis que d'autres poursuivent d'actives negociations avec des 
producteurs d'acier pour I' exploitation de leurs proprietes. 

Provinces des Prairies 
La Peace River Mining & Smelting Ltd. a poursuivi l'etude entreprise 

il y a plusieurs annees en collaboration avec le Conseil de recherches de 
I' Alberta sur le minerai ferrugineux de !'important gfte de la region de la riviere 
de la Paix dans cette province, a environ 400 milles au nord d'Edmonton. En 
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Mise en valeur du gisement de minerai de fer de la Wesfrob Mines 
Limited a Tasu Harbaur sur l'ile Moresby, dans les iles Reine-Charlotte, 
au large des cotes de la Colombie-Britannique. 
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1965, le Conseil de recherches a termine la construction d'une usine pilote au 
co1lt de 11 millions et demi de dollars pres d'Edmonton, a l'interieur de laquelle 
la societe Peace River Mining a loue des locaux afin d 'effectuer les essais d 'un 
procecte hydro-metallurgique (HCl) comportant l' emploi d'un acide dissolvant 
pour la production d'une poudre de fer tres fine de grande purete. L'usine 
pilote devrait commencer ses premiers essais en 1966. 

Colombie-Britannigue 
Cinq mines de minerai de fer de la cote ouest ont produit et expedie des 

concentres de magnetite au Japon en 1965. De plus, la Cominco Ltee a triple 
sa capacite de produits derives de la pyrrhotine par flottation. Des expeditions 
plus elevees ont ete faites par la Zeballos Iron Mines Limited et la Coast Copper 
Company, Limited, toutes deux de l' ile Vancouver, et la Texada Mines Ltd. de 
l' fie Texada. Les expeditions de la Brynnor Mines Limited de l' fle Vancouver 
et de la Jedway Iron Ore Limited des fles Reine-Charlotte ont diminue en 1964. 

L'usine de l'Orecan Mines Ltd., situee pres de Kelsey Bay, a environ 
50 milles au nord-ouest de Campbell River, sur l'fle Vancouver, a commence la 
production de concentres en septembre 1965 a raison de 1, 250 tonnes par jour. 
A la fin de l'annee, l'usine produisait quotidiennement environ 500 tonnes de 
concentres de magnetite mises en stock dans les docks du port. 

Deux societes se preparent a produire en 1966 OU en 1967. L'Empire 
Development Company, Limited achevait les travaux de tra<:;age souterrains 
commences en 1964. Vers la fin de 1963, les reserves de minerai etant epuisees, 
la societe a cesse toute activite; elle reprendra cependant l' extraction et le bro
yage des reserves souterraines decouvertes au cours des derniers mois de 1963. 
Le deuxieme producteur sera la Wesfrob Mines Limited, societe filiale de la 
Falconbridge Nickel Mines, Limited. En 1964, la societe a commence les tra
vaux de mise en valeur de plusieurs massifs de minerai de magnetite-cuivre 
sur l'fle Moresby dans l'archipel des iles Reine-Charlotte. Environ 38 
millions de dollars seront necessaires a la preparation des terrains en vue de 
!'exploitation miniere et pour la construction d'un separateur magnetique d'une 
capacite journaliere de 15, OOO tonnes, d'un concentrateur de cuivre par flotta
tion, d'un dock de chargement, d'une usine generatrice et l'amenagement d'une 
ville miniere. La production doit commencer au debut de 1967. 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 
La Crest Exploration Limited, societe filiale de la Standard Oil 

Company of California, a poursuivi l'etude des possibilites d'exploitation des 
grands gftes de minerai de fer situe dans la region de la riviere Snake dans le 
territoire du Yukon. Les dernieres estimations des reserves de mineral indi
quent un total de 11 millions de tonnes de mineral d'une teneur de 43. 8 p. 100 
en fer. La soctete n' envisage pas l' exploitation de ces gftes avant nombre 
d'annees. 

La Baffinland Iron Mines Limited, dans laquelle l'Anglo American 
Corporation of South Africa Limited et la Hudson Bay Mining and Smelting Co., 
Limited ont des interets, a continue ses travaux et ses etudes entrepris en 1964 
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Societe et date prevue 
de production 

Carol Pellet Company 
( 1967) 

Empire Development 
Company Limited ( 1966) 

Steep Rock Iron Mines 
Limited ( 1967) 

Strathagami Mines Inc. 
(mine Sherman) (1968) 

The Steel Company of 
Canada Limited (mine 
Griffith) (1968) 

Wesfrob Mines 
Limited (1967) 

TABLEAU 8 

SocH\tes qui precedent a des travaux de mise en valeur et qui ont annonce 
leur intention de commencer a produire 

Emplacement de 
la propriete 

Labrador City 
(Terre-Neuve) 

Benson River 
lle Vancouver 
(C. -B.) 
Steep Rock Lake 
(Ont.) 

Pres de Timagami 
(Ont.) 

Lac Bruce, pres 
de Red Lake (Ont.) 

Tasu Harbour, 
ile Moresley, 
iles Reine
Charlotte (C. -B.) 

Societes 
participantes 

Societes des Etats
Unis participant a 
!'Iron Ore Company 
of Canada 

Quatsino Copper-Gold 
Mines Limited et 
autres 
Premium Iron Ores 
Ltd. , The Cleveland
Cliffs Iron Company 
et autres 
Dominion Foundries 
and Steel Limited 
(90%) et The 
Cleveland-Cliffs Iron 
Company ( 10%) par 
la Tetapaga Mining 
Company, filiale a 
part entiere 
The Steel Company 
of Canada Limited, 
et Pickands Mather 
& Co. (administrateur 
delegue) 
Falconbridge Nickel 
Mines, Limited 

Produit qui doit 
etre extrait 

(%Fe) 

L'atelier de la societe 
exploite par 
l'OCC pour transformer 
le concentre en bou
lettes. Exploitation 
de 4, 500, OOO tonnes 
fortes 
Magnetite de fer pro
venant de mines sou
terraines (3. 5) 
Hematite-goethite de 
mines a c!el ouvert 
et de mines souter
raines (54. 1) 
Magnetite de fer de 
mine a ciel ouvert 
(22-25) 

Magnetite de fer de 
mine a ciel ouvert 
(30-33) 

Magnetite et chalco
pyrite de mine a ciel 
ouvert (37) 

Source: rapports des societes et autres 

Produit qui doit 
etre livre 

(%Fe) 

Boulettes ( 64. 3) 

Concentre de 
magnetite (envi
ron 54) 
Boulettes ( envi
ron 64) 

Boulettes ( envi
ron 65) 

Boulettes (envi
ron 65) 

Concentre de ma
gnetite pour flot
tage et bouletage 
(environ 60) 

Production 
annuelle prevue 
(tonnes fortes) 

10,000,000 

150,000 

1,350,000 

l,200,000 

1,500,000 

1, 100,000 

N> 
If:>. 
00 
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sur les possibilites d'exploitation miniere. Les reserves de minerai situees 
dans un des quatre grands gisements a haute teneur contiendraient, selon les 
estimations, 127 millions de tonnes de minerai dont la teneur en fer serait de 
67. 8 p. 100. Les reserves de ce gisement, ainsi que celles de trois autres 
egalement a haute teneur' sont en realite beaucoup plus elevees que le resultat 
donne par les estimations. 

PRIX ET DROITS DE DOUANE 

Les prix payes a la majorite des producteurs de mineral de fer du Centre et de 
l'Est du Canada, pour les expeditions faites aux consommateurs de l'Amerique 
du Nord, ont pour base ceux pratiques dans la region du lac Erie, soit le prix 
paye par tonne forte de minerai de fer livree aux quais des navires dans les 
ports du lac. Le prix au Canada a la mine peut etre etabli approximativement 
en deduisant les frais de manutention et de transport. Le prix au lac Erie est 
base sur une teneur en fer naturelle de 51. 5 p. 100 et sur diverses prescriptions 
techniques concernant les proprietes physiques et chimiques. 

TABLEAU 9 

Prix de base* au lac Erie, 1951-1966 
(Qualite Mesabi non-Bessemer) 

En dollars des E. -U. 

Annee 

1951-1952 (a juillet) •.•••••....• : •• 
1952 •............••.....•......•. 
1953 (a juillet) ................... . 
1953-1954 .•....•....•••....•••... 
1955 ..•....•.•.•.......•••••.•••• 
1956 ..•••........•.•.••.•••••.•.• 
1957-1961 ..•......•.•••••..••••.. 
1962-1963 (a juillet) .............. . 
1963-1966 •.•...•.•••..•.•••..•••• 

Tonne forte 

8.30 
9.05 
9.70 
9.90 

10.10 
10.85 
11.45 
10.65 
10.55 

Teneur en fer 

0.1612 
0.1757 
0.1884 
0.1922 
0.1961 
o. 2107 
0.2223 
0.2068 
0.2049 

*Bases sur une teneur de 51. 50 p. 100 en Fe, non tamise, expedie au navire 
dans les ports du lac Erie. Prime de 80c. la tonne pour le minerai grossier; 
amende de 45c. la tonne pour le mineral fin, 

Le prix pratique au lac Erie a augmente progressivement a partir de 
la decade 1940-1950 jusqu'en avril 1962; ii a ensuite decline d'environ 7 p. 100, 
par suite d'une augmentation des expeditions en provenance du Canada et des 
pays d'outre-mer et d'une baisse des cours sur les marches internationaux. 
Des rabais consentis par des producteurs de minerai de fer ont exerce une 
pression sur les prix du mineral en Amerique du Nord. Au mois de juillet 1963, 
les taux de transport sur les Grands lacs ont ete rectuits de 10 cents la tonne, 
diminuant d'autant le prix au lac Erie; depuis cette date les prix ont ete relati
vement stables. Les prixde basepayes auxproductelirs de laColombie-Britannique 
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sont debatus individuellement entre producteurs et consommateurs, mais 
varient generalement entre $8 et $9. 70 en monnaie des E. -U. la tonne metrique, 
franco port de chargement, pour le mineral d'une teneur en fer de 57 a 62 p. 100. 

Durant 1965 les prix mondiaux ont subi la pression de la tendance 
generale a la baisse. Cette tendance a ete particulierement ressentie par les 
producteurs actuels ou eventuels, fournisseurs de l' Europe occidentale et du 
Japon. Elle s'est aussi manifestee lorsqu'au mois de novembre 1965, l'industrie 
a ppr it la reduction probable de 3 p. 100 du prix des minerals phosphoriques 
destines au marcM de l'Allemagne occidentale en 1966. Les producteurs cana
diens de mineral de fer se sont trouves dans I' obligation d'abaisser les prix sur 
leurs ventes faites a l'Europe, surtout en raison de la concurrence apportee par 
les minerals a haute teneur de Suede et autres pays de l'Amerique du Sud et de 
l' Afrique occidentale. 

Les boulettes en provenance de la region du lac Superieur d'une teneur 
en fer de 63 p. 100 se vendent 25. 2c. (E. -U.) l'unite de tonne forte* soit appro
ximativement $15. 88 la tonne forte, livree aux quais des navires dans les ports 
situes au sud des Grands lacs. Ce prix n'a pas varie depuis plusieurs annees. 

Les prix de vente de boulettes offertes au Japon en provenance 
d'Australie, d'une teneur d'environ 65 p. 100 en fer, indiquent la pression 
qu'exerce la tendance a la baisse sur les prix mondiaux du mineral de fer. 
L'Australie a commence la negociation de contrats avec le Japon pour !'expor
tation de mineral de fer au prix de 24 a 26. 5c. (E. -u. > l'unite de tonne forte, 
livree, assurance et fret compris. Vers la fin de 1965, le prix cote par unite 
avait, dans certains cas, baisse a 19c. (E. -U.) l'unite pour du mineral propre 
a I' expedition directe, devant etre exped!e au cours de 1966; ce prix est egale
ment applicable aux boulettes dont la livraison sera faite en 1970. On estime 
que le prix moyen (prix, assurance, fret) du mineral de fer au Japon aurait ete 
reduit de 30 p. 100 depuis 1961 en raison de la concurrence toujours grandis
sante sur les marches japonais. 

Le Canada, ni aucun de ses acheteurs n'imposent de droits de douane 
sur le mineral de fer. 

*L'unite de tonne forte est de 1 p. 100 de la tonne forte (soit 22. 4 livres). 
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Le fer et l'acier 

G. E. WITTUR* 

En 1965, la production de fer et d 'acier a considerablement augmente pour la 
cinquieme annee consecutive. La production d 'acier brut de 9, 130, OOO tonnes 
pour l 'annee 1964 et de 8, 190, OOO pour 1963 est pas see a 10, 030, OOO tonnes 
nettes en 1965. Malgre une production atteignant presque la capacite maximum 
des usines, la demande d'acier au Canada depassant la production n 'a pu etre 
satisfaite, ce qui s 'est traduit par une forte augmentation des importations et 
une diminution des exportations. La consommation d 'acier brut a augmente de 
19. 5 p. 100 et a atteint 11, 700, OOO tonnes. Les investissements n •ont pas 
atteint les previsions faites a la fin de 1964, toutefois d 'importants capitaux ont 
ete affectes a de nouvelles installations et a la modernisation de celles exis
tantes. 11 est probable qu'en 1966 les investissements augmenteront sensible
ment pour atteindre un niveau sans precedent. Selon les previsions a moyenne 
et longue echeance, la consommation d'acier augmentera constamment, nean
moins le taux d 'accroissement sera probablement inferieur a la moyenne annuelle 
de 14 p. 100 etablie au cours des annees de 1961 a 1965. L'industrie espere 
atteindre une production de 10,600,000 tonnes en 1966. 

PRODUCTION MONDIALE D'ACIER 

En 1965, le Canada est passe de la douzieme a la neuvieme place parmi les pro
ducteurs d'acier du monde, supplantant, pour la premiere fois, la Pologne, la 
Tchecoslovaquie et la Belgique. La production mondiale d'acier s' est encore 
accrue et a atteint plus de 500 millions de tonnes avec des augmentations parti
culierement elevees aux Etats-Unis, en URSS, au Japon, en ltalie et aux Pays
Bas, tous producteurs importants d'acier. A !'exception de l'Allemagne de l'Est 
et l'Allemagne de l'Ouest, de la France, du Chili, du Bresil et de la Finlande, ou 
une Iegere baisse s'est produite par rapport a 1964, la plupart des autres pays 
ont augmente leur production. Le monde industriel a manifeste une certaine 
inquietude en 1965 au sujet du developpement excessif, ces recentes annees, 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Statistiques generales du fer et de l'acier primaires au Canada, 1963-1965 

Indice de la production (1949=100) 
Total de la production industrielle ..... 
Industrie du fer et de l'acier primaires. 

1963 

215.3 
255.4 

1964 

235.3 
291. 2 

1965 

254,9 
320.0 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

(en millions de dollars) 
Montant des expeditions ............... . 953.3 1,087.4 1,189.l 
Montant des commandes non remplies 

en fin d'annee ...................... . 
Montant de l'inventaire en fin d'annee .. . 
Montant des exportations* ............. . 
Montant des importations* ............ . 

112. 5 
201. 5 
166.l 
207.8 

142.3 136.7 
212.6 255.9 
210.l 203.7 
285.3 372.6 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Employes: 
d'administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 054 
payes a l'heure..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 193 

7' 721 8,121 
35, ll 7 37,433 

42,838 45,554 Total...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 247 
~""'--~~~~~~~~~~~~~ 

Duree de la semaine de travail des 
employes payes a l'heure........ . . . . . 40. 5 

Salaire horaire (moyenne des employes 
. payes a l'heure) ..................... $ 2. 67 
Salaire hebdomadaire (moyenne de tous 

les employes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $114, 42 
Indice de l'emploi (pour tous les 

40.7 40.7 

$ 2~ 71 $ 2.83 

$114. 48 $118. 36 

143.2 153.2 employes) (1949=100) . • • • . . . . . . . . . . . . 131. o 
~~.....,~~~~--::---':""".':---:--'-'-~~ 

(en milliers de doll::j.rs) 
Investissements: 

En construction ..................... 28,309 36,600 25,310 
En machinerie ...................... 83, 811 169,468 127,099 

Total .............................. 112, 120 206,068 152,409 

Frais d'entretien: 
Des constructions ................... 5,335 5,479 6,482 
De la machinerie ..................•. 90,288 108,319 122,996 

Total. ............................•. 95,623 113, 798 129, 478 

Total des investissements et des frais 
d'entretien ................•....... 207,743 319,866 281,887 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Ceci comprend la fonte, les moulages d'acier, les lingots d'acier et les !amines, 
mais n'inclut pas les pieces forgees en acier ou les produits manufactures tels 
que la machinerie ou l'equipement. 
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TABLEAU 2 

Production mondiale de l'acier 
(en milliers de tonnes nettes) 

Amerigue du Nord 
Canada ................ . 
Etats-Unis ............ . 

Total ................. . 

Amerigue latine ......... . 

Europe occidentale 
Belgique .............. . 
France ............... . 
Allemagne occidentale .. . 
Italie ................. . 
Luxembourg ........... . 
Pays-Bas ............. . 

Total, CECA* ......... . 
Grande-Bretagne ...... . 
Autres ................ . 

Total ................. . 

Europe orientale 
Tchecoslovaquie ....... . 
Pologne ............... . 
URSS ................. . 
Autres ................ . 

Total .... -, ............ . 

Afrigue ................ . 

Moyen-Orient ........... . 

Extreme-Orient 
Chine ................. . 
Inde .................. . 
Japon ................. . 
Autres ................ . 

Total ................ . 

Oceanie 
Australie .............. . 
Autres ................ . 

Total ................. . 

Total mondial ........... . 

1960 

5,790 
99,282 

105,072 

5,378 

7,913 
19,069 
37,590 
9,071 
4,503 
2,141 

80,287 
27,222 
12,644 

120,153 

7,460 
7,364 

71,971 
8,026 

94,821 

2,517 

187 

20, 337 . 
3,623 

24,403 
909 

49,272 

4,127 
55 

4,182 

381,582 

1963 

8, 190 
109,261 

117' 451 

7,731 

8,295 
19,350 
34,830 
11, 196 
4,445 
2,582 

80,698 
25,223 
14,463 

120,384 

8,375 
8,823 

88,434 
10,603 

116, 235 

3,260 

257 

9,000 
6,587 

34,727 
1,388 

51,702 

5, 119 
100 

5,219 

422,239 

l964r 

9, 131 
127,076 

136,207 

8,952 

9,510 
21,806 
41,160 
10,795 

5,133 
2,930 

91,334 
29,378 
16,516 

137,228 

9,233 
9,445 

93, 691 
11, 317 

123,686 

3,633 

292 

11, OOO 
6,653 

43,870 
1,732 

63,255 

5,622 
150 

5,772 

479,025 

Fer et acier 

1965p 

10,029 
131,462 

141,491 

8, 992 

9,986 
21,609 
40,586 
13,930 
5,167 
3,437 

94, 715 
30,247 
17' 705 

142,667 

9,480 
10,013 

100,305 
11, 404 

131,202 

3,640 

292 

13,228 
6,899 

45,383 
1,732 

67,242 

5,736 
150 

5,886 

501,412 

Source: rapport statistique annuel et Metal Bulletin de l' American Iron and 
Steel Institute. *Communaute europeenne du charbon et de l'acier. 
p: preliminaire r: revise 
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du potentiel mondial de production, developpement non justifie par la demande. 
La tendance des pays en vole de developpement de construire leurs propres 
ac!eries a contribue a limiter l'accroissement des exportations des pays indus
trialises et provoque une vive concurrence sur le marche d'exportation. La 
construction de nouvelles usines d'acier dont les debouches seraient, meme en 
partie, les marches d'exportation, est extremement hazardeuse. 

INDUSTRIE CANADIENNE DU FER ET DE L'ACIER 
DE PREMIERE FUSION 

En tenant compte des quatre usines siderurgiques integrees, il y a, au Canada, 
six producteurs de fonte en gueuses. L'un deux produit de la fonte en gueuses 
dans des fours electriques a partir de la pyrrhotine frittee et agglomeree, un 
autre l'obtient comme sous-produit des scories de titane provenant de la fusion 
d' ilmenite des fours electriques. 

Les quatre usines siderurgiques integrees, dont deux sont situees a 
Hamilton (Ont.), une autre a Sault-Sainte-Marie (Ont.) et la quatrieme a Sydney 
(N. -E.), produisent a elles seules, 87 p. 100 de la production d'acier brut. Par 
ailleurs, a Welland (Ont.) et a Tracy (Quebec) se trouvent les usines d'un pro
ducteur important d'acier pour produits speciaux. En Nouvelle-Ecosse, au 
Quebec, en Ontario et dans les quatre provinces de l'Ouest plusieurs petites 
usines, assez importantes tout de meme pour leurs regions, produisent de 
l'acier dans des fours electriques. La liste complete de l'industrie canadienne 
du fer et de l'acier de premiere fusion est contenue dans le livret Operators 
List 1, Part 1: Primary Iron and Steel, et disponible a la Division des ressources 
minerales OU de l'Imprimeur de la Reine a Ottawa. 

Fonte en gueuses 
La production, !'exportation et la consommation ont augmente en 1965, 

ainsi que les expeditions aux fonderies du pays (tableau 3). L'industrie a lege
rement augmente le potentiel de production en perfectionnant les fours existants. 
Deux nouveaux fours qui compteront parmi les plus importants au monde sont en 
construction et un troisieme est a l'etat de projet. La statistique prevoit qu'en 
1970 le potentiel de production depassera 10 millions de tonnes. 

Acier brut 
Pour la cinquieme annee. consecutive, la production d' acier brut a 

atteint un niveau sans precedent (tableau 4). Les fours a oxygene basiques ont 
produit 32. 2 p. 100 du total, contre 30. 5 p. 100 en 1964. Les fours electriques 
ont produit 12. 8 p. 100 (11.1 p. 100 en 1964) et les fours a sole 55 p. 100 (58. 4 
p. 100). Cette tendance continuera certainement, surtout pour la production d'acier 
Thomas a oxygene par rapport a l'acier Martin. Cependant, suivant le tonnage 
actuel,la production et la capacite de production d'acier sur sole iront en aug
mentant au moins jusqu'en 1970. La capacite de production globale d'acier etait 
de 11, 800, OOO tonnes a la fin de 1965; l'industrie espere atteindre 14 millions 
de tonnes d'ici 1970. 
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TABLEAU 3 

Production, expeditions, commerce et consommation de la 
fonte en gueuses, 1963-1965 

(tonnes courtes) 

1963 1964 1965 

Capacite des fours au 31 decembre.... . 6, 905, OOO 7,288,000 7,643,000 

PRODUCTION 
Fonte ordinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 095, 081 5,658,853 6,310,754 
Fer de fonderie...................... 312, 651 435,621 479,277 
Fonte malleable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525, 538 446,205 274,849 

Total ............................... 5,933,270 6,540,679 7,064,880 
~~~~~~~~~~~~~~~~-

EXPtDITIONS 
Fonte ordinaire ..................... . 
Fer de fonderie ...................•.. 
Fonte malleable .................... . 

Total .............................. . 

IMPORTATIONS ...........•......... 

EXPORTATIONS .................... . 

CONSOMMATION de fonte en gueuses 

65,910 
332,303 
360,300 

758,513 

4,035 

481,936 

Fours a acier .................•...... 5,182,670 
Fonderies de fer..... . . . . . . . . . . . . . . . . 299, 509 

CONSOMMATION de rebuts de fer et 
d'acier 

Fours a acier ........................ 4,065,138 
Fonderies de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667, 649 

76,510 
457 I 110 
303, 144 

836,764 

15,891 

585,841 

5,655,834 
333,851 

4,629,216 
760,451 

98,816 
484,192 
322,186 

905,194 

33,474 

578,879 

6,145,663 
372,450 

5,236,580 
919,607 

Source: Bureau federal de la statistique, Primary Iron and Steel, publication 
mensuelle. 
Note: le montant des echanges commerciaux est indique au tableau 8. 

Expeditions de produits d'acier 
La valeur de !'ensemble des expeditions de l'industrie du fer et de 

l'acier de premiere fusion a augmente de 9. 4 p. 100 en 1965 et a atteint 1, 189 
millions de dollars (tableau 1). La croissance des importations (augmentation 
en valeur de 30. 6 p. 100), ainsi que le grand nombre de commande non executees 
a la fin de l'annee, ajoute a une baisse dans les exportations (baisse de 3 P• 100) I 
denotent qu'en 1965 une penurie existait sur le marche interieur. L'ecart entre 
l' offre et la demande au Canada a commence a etre reduit vers la fin de 1965 et, 
grace a de nouvelles installations, les usines canadiennes seront en mesure de 
fournir un tonnage d'acier de plus en plus eleve. 

95188-18~ 
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TABLEAU 4 

Production, expeditions, commerce et consommation 
d'acier brut, 1963-1965 

(tonnes courtes) 

Capacite des fours au 31 decembre 
Lingots d'acier 

Four Martin basique ............ . 
Convertisseur Thomas a oxygene .. 
Four electrique ................ . 

Total. ......................... . 

Acier moule ........•............ 

Total. ......................... . 

PRODUCTION 
Lingots d'acier 

Four Martin basique ............ . 
Convertisseur Thomas a oxygenel .. 
Four electrique ................ . 

Total. ..•....................... 

Acier moule 
Four Martin basique ......•...• , . 
Four electrique ................ . 

Total. .............•..•......... 

Total, production d'acier ........ . 

Acier allie ( compris dans le total 
ci-dessus) ...•..•.....•......•. 

EXP ~DITIONS des usines 
Lingots d' acier .........•........ 
Acier moule ............•....... 
Lamines d'acier ..•.............. 

Total. ...............•...•.•.... 

EXPORTATIONS (equivalence en 
lingots d' acier) •................ 

IMPORTATIONS (equivalence en 
lingots d' acier ..•..............• 

1963 

5,427,000 
2,550,000 
1,008,500 

8,985,500 

493, 740 

9,479,240 

4,983,908e 
2,338,826e 

742,138 

8,064,872 

6,729 
118, 6'Y8 

125,407 

8,190,279 

433,195 

271,923 
121,933 

5,916,903 

6,310,759 

1,369,401 

1,295,276 

1964 

5,920,000 
3,100,000 
1,324,900 

10,344,900 

563,936 

10,908,836 

5,333,870e 
2,785,482e 

849,632 

8,968,984 

l,628 
160,151 

161,779 

9,130,763 

575,956 

193,270 
151,254 

6, 710, 249 

7,054,773 

1,485,056 

2,134,990 

1965 

6,270,000 
3,550,000 
1,434,650 

11,254,61>0 

543,120 

11, 797, 770 

5,514,035e 
3,232,572e 
1, 118, 991 

9,865,598 

(2) 
163,301 

163,301 

10,028,899 

740,458 

251, 493 
157,935 

7,101,650 

7 I 511, 078 

1,235,208 

2,891,970 
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Tableau 4 (fin) 

1963 1964 1965 

CONSOMMATION signatee3........ 8, 116, 154 9,780,697 11, 685, 661 

Source: Bureau federal de la statistique; estimations du ministere des Mines 
et des Releves techniques. lEn 1963, inclus un certain tonnage d'acier de four 
electrique. 2Inclus dans la rubrique "Four etectrique". 3Production d'acier 
brut, plus les importations, moins les exportations. 
e: estimatif 

TABLEAU 5 

Expeditions de lamines par categorie, 1963-1965 
(tonnes courtes) 

Lamines a chaud 
Semi-produits ..................•..... 
Rails ............•....•.•....•....... 
Tringles ............•..•............. 
Charpentes: 

1963 

307,078 
339, 113 
391,616 

grosses pieces • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378, 042 
petites pieces.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90, 523 

Armatures pour beton................. 426, 623 
Autres barres laminees a chaud . • . . . . . . 544, 071 
Selles d'arret et materiel de voie ferree 78, 669 
Toles etfeuillards .............•...... 1,017,892 
Plaques............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730, 757 

Total .......................•........ 4, 304, 384 

Produits !amines a froid et revetus d'enduit 
Barres • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 737 
TOles, toles noires pour ferblanterie, 

fer-blanc ................•...•.....• 1, 166, 767 
Toles galvanisees..................... 388, 015 

1964 

378,386 
269,044 
442,561 

462,292 
105,582 
564,332 
603,020 

80,868 
1,058,783 

865,975 

4,830,843 

68, 905 

1,335,384 
475,117 

1965 

382,909 
213,469 
444,659 

442,482 
99,675 

643,009 
680,123 
55,953 

1,181,385 
951,463 

5,095,127 

74,207 

1,412,556 
519,760 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Total .....................•...•....•. 1, 612, 519 1,879,406 2,006,523 

Total, expeditions .............•...... 5, 916, 906 6,710,249 7,101,650 

Acier allie ( compris dans le total 
ci-dessus) . . • . . . • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 208, 540 274,931 342,904 

Source: Bureau federal de la statistique, Primary Iron and Steel, publication 
mensuelle. 
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TABLEAU 6 

Lamines, expeditions aux industries de consommation, 1963-1965 
(tonnes courtes) 

1963 1964 1965 

Automobile et aeronautique ........•. 414,493 492,139 586,261 
:i;:quipement agricole et usines ....... 164,695 185,751 191,962 
Construction ....................... 1,147,887 1,143,610 1,373,751 
Recipients ......................... 395,656 413,863 440,646 
Machinerie et outils ................ 286,917 230,726a 272,890 
Fil de fer, produits, fermetures ..... 473,629 522,548a 545,757 
Ressources et extraction ............ 77,646 155,177a 176,745 
Appareillage, ustensiles, produits 

estampes et emboutis ............. 307,860 666,922a 600,891 
Materiel ferroviaire ................ 250,764 208,607 207,185 
Wagons et locomotives .............. 35,083 79,785 132, 114 
Construction navale ................ 94,679 108,573 125,136 
Tuyaux et tubes .................... 643,344 751,458 797,868 
Grossistes et entrepots ............. 803,610 947,438 1,025,072 
Divers ............................ 22,028 19,920 15,754 

Total ............................. 5, 118, 291 5,926,517 6,492,032 

Exportations directes* .............. 798,615 783, 732 609,618 

Total ............................. 5,916,906 6,710,249 7,101,650 

Source: Bureau federal de la statistique, Primary Iron and Steel, publication 
mensuelle. 
*Ne comprennent pas les exportations par les non-producteurs, ni les !ingots et 
les moulages exportes. 
a: en 1964, la classification des industries de consommation ayant ete modifiee, 
il est done impossible de comparer ces chiffres avec ceux de 1963. Dans cer
tains cas l'ecart est de peu d'importance, mais dans d'autres, en particulier a 
la reference.§!_, les comparaisons sont douteuses. 

En 1965, a !'exception du materiel de voie ferree et de l'acier de cons
truction, les expeditions des principaux produits d'acier ont augmente, surtout 
celles de barres et de !amines en feuilles (tableau 5). Les expeditions a toutes 
les industries de consommation ont auss i augmente, exception faite de l' industrie 
d'equipements de construction, de l'industrie d'emboutissage ainsi que de l'in
dustrie de materiel ferroviaire (tableau 6), Ce declin apparent dans les expe
ditions aux usines d'appareillage et d'emboutissage resulte probablement de la 
reclassification des industries de consommation. 

Commerce 
Les exportations de fonte en gueuses ont baisse Iegerement en 1965 

tandis que les importations, lesquelles sont de peu d'importance, ont plus que 



TABLEAU 7 
Commerce des aciers moules, lingots et lamines, 1963-1965 

(en milliers de tonnes courtes) 

Importations Exportations 

1963 1964 1965 1963 1964 1965 

Acier moule .................• 4.0 5.7 5.9 11. 6 19.3 18.3 
Acier forge ..........•........ .. 4.8 6.5 . . 13.l 16.4 
Lingots d'acier ............... 1. 7 2.7 1. 2 175.3 103.4 194.7 

Lamines a chaud 
Semi-produits ............... 1. 3 3.7 28.4 202.0 338.8 109.0 
Rails ....................... 6.9 5.2 7.4 135.2 126.2 72.6 
Tringles .................... 75.7 117. 6 183.5 6.1 7.0 5.8 
Charpentes .................. 233.0 393.2 528.9 28.9 21. 8 18.6 
Barres ...............•..... 150.0 254.8 382.l 38. 3 27.6 28.1 
Materiel pour voie ferree ..... 3.5 2.7 2.0 15.5 35.2 14.3 
Plaques ..................... 98.0 148.l 396.2 23.5 25. 7 25.7 ~ 

en 
TOles et feuillards ..........• 111. 0 193.9 210.4 205.8 127.9 104.0 to 

Total ....................... 679.4 1,119.2 1,738.9 655.3 710.2 378.1 

Lamines a froid 
Barres ..................... 4.8 8.9 12.3 1. 4 8.2 9.3 
Toles et feuillards: 
a froid .................... 22.0 19.7 30.l 69.9 115. 7 135.0 
galvanises .........•....... 5.2 6.3 8.0 42.3 66.8 59.9 
autres ..................... 72.2 88.5 111. 7 114. 4 131. 2 118. 6 

Tuyaux ..................... 121.5 154.3 158.9 21. 0 36.2 55. 2 
Fils metalliques ............. 66.4 69.7 82.1 5.4 5.2 6.7 

Total ....................... 292.l 347.4 403.1 254.4 363.3 384.7 

Total des lamines ........... 971. 5 1,466.6 2,142.0 909.7 1, 073. 5 762.8 lt:j 

Total de l'acier .............. 977.2 1,479.8 2,155.6 1,096.6 1,209.3 992.2 
(1) 
"! 
(1) 

Source: Bureau federal de la statistique, Primary Iron and Steel, publication mensuelle. 
..... 
P> 

Note: voir le tableau 8 pour les sommes impliquees dans ce commerce. 
(') -(1) 

.. : non disponible separement "! 



TABLEAU 8 

Montant du commerce de la fonte en gueuses, de l'acier moule, des lingots et des !amines, 1963-1965 
(en milliers de dollars) 

Importations 

1963 1964 1965 1963 

Acier moule ............ 2, 492 3,572 4,881 2,904 
Acier forge ..........•. .. 4,399 6,413 . . 
Lingots d'acier ......... 563 1,046 336 14,859 

Lamines: 
a chaud .•...•......... 91,363 158,439 218, 298 75, 130 
a froid ......•.....•.. 105,632 117, 099 141,228 48,840 

Total. •............ ·.· 196,995 275,538 359,526 123,970 

Total de l' acier ....... 200,050 284,555 371,156 141,733 

Fonte en gueuses ....... 787 727 1,395 24,321 

Total, fer et acier ..... 200,837 285,282 372,551 166,054 

Source: Bureau federal de la statistique, Primary Iron and Steel, publication mensuelle. 
Note: les montants de ce tableau sont relatifs aux tonnages portes aux tableaux 3 et 7 . 
. . : non disponible 

Exportations 

1964 1965 

5,938 5,586 
7,935 9, 259 

12,557 21,891 

83,787 55,453 
70,442 82,020 

154,229 137,473 

180,659 174,209 

29,391 29,482 

210,050 203,691 

Nl 
a> 
0 
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double (tableau 3). Les principales usines integrees ont produit en 1965 un 
tonnage reduit de fonte en gueuses par suite, tout au moins en partie, de travaux 
de refection a l'interieur de quatre hauts-fourneaux. Les exportations de lingots 
d' acier ont augmente substentiellement, tandis que les exportations de semi
produits se sont reduites de plus des deux tiers (tableau 7). La majeure partie 
de ces deux produits est exportee aux fins de laminage en dehors du pays et 
reimporter en produit lamine. Les variations du volume des exportations de 
ces produits refletent done la capacite des installations de laminage au Canada, 
lesquelles ont ete insuffisantes ces recentes annees. Les importations de 
lingots et de semi-produits sont generalement peu elevees. 

Les importations de produits lamines ont augmente de 46. 1 p. 100 pour 
atteindre le tonnage sans precedent de 2, 140, OOO tonnes. Les importations de 
tringles, de charpentes, de barres et de plaques ont ete elevees. L' ensemble 
des exportations a diminue de 28. 9 p. 100, toutefois la baisse des exportations 
de semi-produits, due a l'augmentation de la capacite de laminage au Canada, 
represente a elle seule pres des trois quarts de la baisse totale. 

Le tonnage net des importations de produits d' acier a ete le plus eleve 
depuis 1957 et a atteint en lingots, l'equivalent de 1, 560, OOO tonnes. C'est le 
resultat d'une tendance a l'autarcie qui a permis au Canada d'enregistrer un 
faible excedent dans ses exportations nettes en 1963. La penurie d'acier au 
Canada depuis 1963 a beaucoup contribue a aggraver sa situation commerciale. 
Sous ce rapport les perspectives paraissent peu favorables pour une amelioration 
de cette situation en 1966; toutefois.les installations terminees recemment et 
celles qui le seront dans les prochaines annees permettront de reduire cette 
penurie. Un autre facteur entre en ligne de compte a ete celui du niveau peu 
eleve des prix d' exportation de l'acier dans le monde vers la fin de 1965. Meme 
si ces prix ont eu quelque tendance a s'elever au debut de 1966, leur bas niveau 
partout dans le monde exercera son influence sur le commerce du Canada en 1966. 

Effectif humain et main-d'oeuvre 
L'indice de l'emploi (1949=100) a augmente de 143. 2 en 1964 a 153. 2 en 

1965, et le nombre total des personnes employees par l'industrie du fer et de 
l'acier de premi8re fusion est passe a 45, 554 (tableau 1). En 1965, le recru
tement de la main-d'oeuvre specialisee a ete difficile, et les societes se trouvent 
dans l'obligation de former leurs propres travailleurs pour remplir certains 
postes. Apres avoir augmente en 1963 et 1964, la moyenne des heures de 
travail fournies par les employes payes a l'heure est demeuree stable en 1965. 
Le salaire horaire moyen est passe de $2. 71 a $2. 83. 

En mai 1966, en vue de la conclusion d'un nouveau contrat de travail, 
des negociations commenceront dans les deux plus grandes usines integrees. 
Les contrats actuels, d'une duree de deux ans, expirent en juillet; l'intention 
du syndicat serait de demander la parite avec les Etats-Unis et autres avantages. 

Matieres premieres 
Le Canada tout en etant le plus grand exportateur de mineral de fer au 

monde, importe, surtout des Etats-Unis, presque la moitie du minerai de fer 
consomme au pays. Depuis quelques annees, les grands producteurs canadiens 



262 

d'acier ont donne plus d'importance aux investissements dans les mines de fer 
du Canada. Cette politique a permis de ramener le total des importations de 
mineral de fer, d'un maximum de pres de six millions de tonnes nettes en 1963 
a 5, 300, OOO tonnes en 1965. Les producteurs s'attendent que le tonnage des 
importations descende a moins de deux millions de tonnes d'ici 1970. Une vaste 
entreprise d'extraction, de concentration et d'agglomeration, situee au Labrador 
et au Quebec et dont 40 p. 100 appartiennent a des acieries canadiennes, est 
entree en production en 1965. En Ontario, la construction de deux nouvelles 
entreprises d'extraction et de bouletage a ete commencee et actuellement une 
usine de bouletage est adjointe a une mine deja existante. La production de ces 
trois installations est destinee en majeure partie aux acieries du Canada. Ces 
quatre mines permettront a trois acieries canadiennes de fabriquer annuellement 
aux moins six millions et demi de tonnes de boulettes. 

La siderurgie canadienne est parmi les premieres au monde dans la 
preparation des charges destinees aux hauts-fourneaux. La proportion d'agglo
meres de mineral de fer traite dans les hauts-fourneaux est passe de 81. 3 p. 100 
en 1964 a 82. 5 p. 100 en 1965. Les boulettes representaient 48. 6 p. 100 de 
cette production, l'agglomere fait a l'usine 17. 2 p. 100 et celui de mine 16. 7 
p. 100. 

En 1965, les plus importants centres de consommation disposaient d'une 
quantite suffisante d'acier de rebuts, cependant, la penurie a existe dans certaines 
regions pendant l'annee. Plusieurs petites acieries, utilisant seulement de la 
ferraille et redoutant ne plus pouvoir se procurer un volume suffisant de dechets 
etudient la possibilite d'employer du minerai rectuit comme autre source d'appro
visionnement. Deux societes canadiennes, la Steel Company of Canada Limited 
(procede SL/RN) et l'Imperial Oil Limited (procede FIOR) se sont livrees, a leur 
usine d'essai, a des recherches poussees sur les procedes de reduction. 

La majeure partie du charbon servant a la cokefaction et autres usages 
dans les usines canadiennes de. fer et d'acier est importe des Etats-Unis et 
provient surtout des mines de la Pennsylvanie, de la Virginie occidentale et du 
Kentucky. Trois des quatre societes integrees sont proprietaires d'entreprises 
qui exploitent des mines de charbon dans ces etats, OU y possedent des interets; 
la quatrieme possecte des mines en Nouvelle-Ecosse. La capacite de cokefaction 
de plusieurs acieries etant insuffisantes aux besoins en 1965 et, afin de combler 
la difference, ces usines ont achete du coke, principalement aux Etats-Unis. 

La liste des matieres premieres consommees dans les usines de fer 
integrees est donne au tableau 10. 

La legere augmentation du prix du minerai de fer constatee en 1965, 
reflete une amelioration de la qualite. Les prix du coke sont demeures stables, 
mais une hausse est attendue en 1966 par suite de l'augmentation du prix du 
charbon. Les prix des principaux ferroalliages ont varies Iegerement au cours 
de l'annee, mais, en moyenne, ils sont demeures assez stables. Les reserves 
d'alliages au tungstene, au molybdene, au colombium et au vanadium, peu abon
dantes, ont provoque une augmentation des prix. Celui du zinc est demeure 
stable apres avoir augmente en 1964, tandis que le prix de l'etain tendait a etre 
tres irregulier, tout en restant eleve. Dans la plupart des grands centre de 
consommation, le prix de l'acier de rebuts chez les courtiers a eu tendance a 



TABLEAU 9 

Potentiel de production et production reelle en tonnes courtes des usines integrees en 1965 (acier, fer, coke et sinter) 1 

ALGOMA COMINCO DOF ASCO DOSCO Q.!. T. STELCO Total pour 
Sault- Port les six 

Sainte-Marie Colborne Kimberley Hamilton Sydney2 Tracy Hamilton2 societes 

Acier brut 
Potentiel au 31 decembre 

Total 
pour le 
Canada 

Four Martin ......................... 1,150,000 - - - 1,070,000 - 4,000,000 6,220,000 6,280,000 
Convertisseur Thomas a oxygene ...... 1, 450, OOO - 2, 100, OOO - 3, 550, OOO 3, 550, OOO 
Four electrique...................... - - - 50, 850 30, OOO - 80, 850 1, 967, 770 

Total ............................... 2,600,000 - 2,150,850 1,100,000 - 4,000,000 9,850,850 11,797,770 

Production ............................ 2, 485, 723 - - 1, 785, 013 778, 118 - 3, 741, 539 8, 790, 393 10, 028, 899 

Fonte en gueuses 
Potentiel au 31 decembre 

Haut-fourneau .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . 2, 125, OOO 240, OOO - 1, 550, OOO 876, 000 - 2, 350, OOO 7, 141, OOO 7, 141, OOO 240. 1,550,000 

Four electrique...................... - - 110, OOO - 392, OOO - 502, OOO 502, OOO 

Total ............................... 2,125,000 240,000 110,000 1,550,000 876,000 392,000 2,350,000 7,643,000 7,643,000 

Production ........................... 2,053,400 235,724 102,000 1,577,010 500,592 372,719 2,239,317 7,080,7623 7,064,8803 

Coke (en provenance du charbon) 
Potentiel au 31 decembre .............. 1,458, OOO 

Production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . l, 447, 421 

Sinter 
Potentiel au 31 decembre 

Production ......................... . 

Nombre de fours 
Acier 

Fours Martin ...............•........ 
Convertisseurs Thomas a oxygene .... . 
Fours electriques ................... . 

Fonte en gueuses 
Hauts-fourneaux ................... . 
Fours electriques ................. . 

Fours a cokefier ..................... . 
Fours a fritter (sinter) ................ . 

725, OOO 
747,759 

6 
3 

4 

249 
1 

300,000 
160,000 

2 

607,750 
675, 507 

3 
5 

3 

105 

612,000 
344,942 

250,000 
130,494 

6 

2 

114 
1 

8 

1,275,000 
1,263,095 

900,000 
818,746 

14 

4 

191 
1 

3,952,750 
3,730,965 

2,175,000 
1,856,999 

26 
6 
6 

14 
10 

659 
4 

4,506,750 
4,368,791 

4,175,0004 
3,897,216 

30 
6 

14 
10 

785 
10 

Source: donnees fournies dlrectement par les societes a la Division des ressources minerales et Bureau federal de la statistique. 
lLes sept usines mentionnees dans ce tableau representent la totalite de la production canadienne de fonte en gueuses et 87 p. 100 de la production d'acierbrut 
2La DOSCO et la STELCO ont aussi des usines electriques a Montreal et a Edmonton, la capacite de production annuelle de chacune d' elles peut atteindre 
110, OOO tonnes d'acier. 3Le total des donnees transmises a la Division des ressources minerales par six societes est plus eleve que celui du BFS etablit pour 
le total du Canada. 4y lnclus une usine, propriete de l'Algoma, destinee au traitement du sinter de mine . 
. . : non disponible -: neant . 
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Minerai de fer 

TABLEAU 10 
Consommation de matieres premieres aux acieries integrees, 1965* 

(tonnes courtes) 

Usines 
de 

frittage 
Hauts

fourneaux 

Fours a fer et acier 

Fours 
electriques 
pour fonte 
en gueuses 

Fours 
a acier 

., 402** Brutetconcentre .................. 1,137,967 1,817,670 1,318 

Total 

Boulettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128, 367 5, 061, 591 - 181, 348 5, 242, 939 
Agglomeres (de mines) . . . . . . . • . . . . . 77, 07 O 1, 738, 347 - - 1, 7 38, 347 

Total. ............................ 1,343,404 8,617,608 1,318,402 289,677 10,225,687 

Agglomeres (produit a l'usine) ..... . 1, 790, 242 160, OOO - 1, 950, 242 

Total du minerai de fer. . . . . . . . . . . . . 1, 343, 404 10,407,850 1,478,402 289,677 12,175,929 

Tonnes de fer contenu. . . . . . . . . . . . . . 836, 834 6,162,300e 475,000e 193,600e 6,830,900e 

Autres matieres ferrugineuses 
Laitier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 165, OOO 
Poussieres de carneaux............ 129, 670 
Battitures, eponges de fer, etc...... 349, 664 152, 377 - 97, 622 249,999 

Total............................. 644,334 152,377 - 97,622 249,999 

Tonnes de fer contenu ...•.......... 359, 110 101,914e 6l,550e 163,464 

~ 
0) 
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Autres matieres premieres 
Ferromanganese ................. . 
Fonte en gueuses ................. . 
Charbon ......................... . 
Coke 

Fait sur place .................. . 
Achete ......................... . 

Total .....•..................... 

Rebuts 
Faits sur place ............... ' .. 
Achetes ........................ . 

Total .......................... . 

Castine 
Calcaire ....................... . 
Dolomie ......... ; .............. . 

Total .......................... . 

Castine brO.lee 
Chaux ............. · · · · · · · · · · · · · 
Dolomie brO.Iee .....•............ 

Total .......................... . 

62,231 
15,457 

77,668 

47. 119 

47, 119 

73,858 
84,843 

158,701 

300 

300 

Production ........•................ 1, 856, 999 

2,610 

3,562,603 
319,281 

3,881,884 

63,226 
72,396 

135,622 

704,104 
557,834 

1,261,938 

6,606,043 

102 

43,331 

43,331 

6,026 
34,136 

40,162 

474, 719 

76,273 
6,162,039 

1,202 

1,202 

2,770,386 
996,446 

3,766,832 

173,317 
103,781 

277,098 

262,054 
80,679 

342,733 

8,790,393 

Source: donnees fournies directement par les societes a la Division des ressources minerales. 

76,375 
6, 164, 649 

. . 

3,563,805 
362,612 --

3,926,417 

2,833,612 
1,068,842 

---
3,902,454 

883,447 
695,751 ---

1,579,198 

262,054 
80,679 

342,733 

*Y inclus les sept usines enumerees au tableau 9. **Mineral d'ilmenite utilise pour obtenir des scories de titane et de 
la fonte en gueuses. 
.. : non disponible -: neant e: estimatif 
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diminuer; a Hamilton, par exemple, il est passe de $30 la tonne en janvier a 
$22. 50 en decembre. Par contre, le prix paye par les producteurs d'acier dans 
certaines regions tendait a monter. 

Energie et agents reducteurs 
Le tableau 11 nous donne les chiffres de consommation d'energie et 

d'agents reducteurs dans les quatre principales acieries au cours de 1965. La 

liste n 'est pas complete, mais elle indique les divers emplois de ces materiaux. 
L'usage plus repandu du fuel-oil, du gaz naturel et autres combustibles de 
meme nature dans les hauts-fourneaux offre un interet particulier. 

INVESTISSEMENTS ET ACTIVITE DES SOCIETES 

Les investissements de capitaux par les usines de fer et d'acier ont atteint 
$152, 400, 000 en 1965, en comparaison de $206, 100, OOO en 1964. Le Bureau 
federal de la statistique, sur la foi des previsions faites par chaque societe, 
prevoit que les investissements vont atteindre la somme sans precedent de 
236 millions de dollars en 1966. La plupart des grands producteurs d'acier 
projettent d'engager des capitaux importants au cours de chacune des prochaines 
annees, afin de couvrir les depenses qui resteront a un niveau eleve jusqu'en 
1970. 

Voici les principau.x materiels et equipements nouveaux dont l' instal
lation a ete achevee en 1965: un train de laminage a froid pour feuillards (de 
80 pouces) a l'usine de l'Algoma sise a Sault-Sainte-Marie; des machines a 
moulage continua l'usine de I' Atlas Steel a Tracy (Quebec) et a celle de la 
Dosco Steel pres de Montreal; transformation d'un train de laminage a chaud en 
un laminoir continu et reelectrification d'une fraise a degrossir a l'usine de la 
DOFASCO a Hamilton; un laminoir de feuillards de 148 pouces, un laminoir 
d'adoucissement de 80 pouces, un appareil de decapage de 80 pouces a l'usine 
Hilton de la STELCO a Hamilton, et le premier laminoir pour tringles a 
Contrecoeur. 

ALGOMA STEEL CORPORATION LIMITED, SAULT-SAINTE-MARIE (ONT.) 

En 1965 les investissements ont ete de $25, 200, OOO, c'est-a-dire 
inferieurs aux 37 millions et demi investis en 1964 et aux 31 millions et demi en 
1963. Les depenses atteindront certainement 50 millions de dollars en 1966. 

Installations comp!etees en 1965 - A Sault-Sainte-Marie, achevement 
d'un train de laminage a froid pour feuillards (80 pouces de large); agrandis
sement et regarnissage du haut-fourneau no 5; installation de l'equipement de 
transport de l'acier et des scories, et remplacement d'un four pour le sechage 
des lingotieres. 

Projets d'installations en 1966 - A l'usine de Sault-Sainte-Marie, la 
societe projette d' effectuer les installations suivantes: une machine a moulage 
continu pour les blooms et les blancs a poutre, dont !'installation sera achevee 
vers la fin de 1966 ou au debut de 1967; une nouvelle batterie de 60 fours a coke 
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sera prete probablement au debut de 1967; la mise en place d'un turbo-soufflant 
de haut-fourneau et l'amenagement d'un nouvel atelier de chaudronnerie. 
L' Algorha Steel continue l' installation commencee en 1965 d'un appareil a fritter 
de 12 pieds qui remplacera trois machines plus petites et la construction d'un 
centre d' entretien a Wawa (Algoma Ore Properties Div.). Les projets de 
travaux pour 1966 comprennent l'agrandissement et le regarnissage du haut
fourneau no 4, le deplacement de !'atelier d'entretien, !'installation d'un second 
four de recuisson pour les trains de blooms, pour les poutres de charpente et 
les poutres a larges assises. Des projets de construction d'un centre de metal
lurgie et de recherches ont ete etablis ainsi que la preparation du terrain choisi 
pour la construction d'un haut-fourneau et d'un four d'acier a oxygene. Des 
projets ont ete egalement prepares pour l' installation des pieces moulees d'un 
laminoir de feuillards de 160 pouces et d'un train de laminage a chaud, ainsi que 
le deplacement de diverses installations et l'apport de certains perfectionnements. 

Nouveaux projets - En septembre l'Algoma Steel a annonce qu'elle avait 
!'intention de mettre a execution un programme d'expansion afin d'augmenterde 
40 p. 100 la capacite de production annuelle d'acier pour la porter a un maximum 
de 3, 750, OOO tonnes. Ce programme dont le co1lt prevu atteint 175 millions de 
dollars et qui sera termine en 1970 comprend: I' installation d'une nouvelle 
batterie de fours a coke' la construction d'un grand haut-fourneau, de deux fours 
d'acier a oxygene de 200 tonnes, la mise en place d'un laminoir de feuillards de 
160 pouces et l'equipement supplementaires pour le traitement des tales, des 
feuillards et de l'acier de charpente. Les travaux de ces diverses installations 
commenceront en 1966. En 1965 l'Algoma a signe un accord avec la Steep Rock 
Iron Mines Limited aux termes duquel cette societe prend !'engagement de lui 
fournir des boulettes de minerai de fer a partir de 1967. Cet accord attribue 
en outre a l' Algoma, une participation dans le terrain ferrugineux du lac 
St-Joseph (Ont.) propriete de la Steep Rock. L' Algoma a egalement loue le 
terrain ferrugineux de la Can-Fer Mines Limited pres de Nakina en Ontario. Ce 
terrain contient de la magnetite de qualite inferieure, la societe n'envisage pas 
d 'exploiter l 'un OU l 'autre de ces terrains a faible teneur. 

ATLAS STEELS COMPANY, DIVISION DE LA RIO ALGOM MINES LIMITED, 
WELLAND (ONT,) ET TRACY (QUEBEC) 

Les depenses faites par l'entreprise Atlas se sont elevees a $15, 800, OOO 
en 1964, les sommes ont ete employees en grande partie a l'usine de Tracy. Le 
montant exact des depenses pour 1965 est inconnu, mais il serait moins eleve 
que celui de 1964. L'usine de Tracy, dont les travaux de construction ont com
mence en 1961, possooe un four electrique pour acier inoxydable, une machine a 
moulage continu, des trains de laminage a froid et a chaud pour la production 
de tOles d'acier inoxydable allant jusqu'a 48 pouces de largeur. Les installations 
de fabrication d'acier, ainsi que le train de laminage a froid et le bane de finis
sage etaient achevees a la fin de 1964. L'installation de la machine a coulee 
continue a ete completee des le debut de 1965. Le train de laminage a chaud, 
entre en operation au debut de 1966, ne pourra pas dormer son plein rendement 
avant le milieu de l'annee. Un second laminoir a froid sera installe a cette 
meme date au cofit de sept millions et demi de dollars. 
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BAY STEEL CORPORATION 

La Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited a constitue 
cette societe au debut de 1965 pour construire et diriger au Nouveau-Brunswick 
une acierie evaluee a 60 millions de dollars. La societe se propose de traiter 
la pyrite extraite des mines de metaux communs de la Brunswick afin de pro
duire du soufre, de l'acide sulfurique et des boulettes d' oxyde de fer partiel
lement reduites.Les boulettes fondues dans des fours electriques produiraient 
250, OOO tonnes d'acier chaque annee. L'usine serait construite enquatre etapes; 
les installations de la premiere etape seront pour la production de soufre, 
d'acide sulfurique et boulettes d 'oxyde de fer; les installations de la seconde 
etape seront pour la production de boulettes reduites; quand a celles de la troi
sieme elles sont destinees a la production d'acier traite servant a la construc
tion des fours electriques. L'amenagement de l'equipement necessaire a la 
production d'acier lamine constituera la quatrieme phase. Cependant la societe 
n'a pas annonce de dispositions precises quanta la mise en oeuvre de cet ame
nagement. 

BAYCOAT LIMITED, HAMILTON (ONT.) 

Cette societe a ete fondee par la Dominion Foundries and Steel, Limited 
et la Steel Company of Canada, Limited en vue de la construction d'une usine 
pour la fabrication de feuillards d'acier emailles et traites (etames). La pro
duction doit commencer au debut de 1966. 

BURLINGTON STEEL COMPANY, HAMILTON (ONT.) 

La societe a acheve en 1965 l' installation d'un second four electrique de 
vingt tonnes qui a double sa production annuelle de !ingots en la portant a 
128, OOO tonnes. 

CANADIAN STEEL FOUNDRIES DIVISION, HAWKER SIDDELEY CANADA LTD., 
MONTREAL 

En 1965, la societe a execute au coO.t d'un million de dollars, un pro
gramme d' extension destine a augmenter d' environ 40 p. 100 la capacite de 
production de pieces lourdes. 

COMINCO LTEE, KIMBERLEY (Co -B.) 

A Kimberley, la societe a continue la construction de son acierie dont 
le coO.t atteindra deux millions de dollars. L'usine doit etre achevee en 1966 et 
sera equipee d'un four Thomas (L-D) de 18 tonnes ayant une capacite annuelle 
de production de 70, OOO tonnes d'acier. Les lingots, transportes par rail a 
Vancouver, seront !amines a l'usine de la Western Canada Steel Limited, filiale 
de la COMINCO. 
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CONTINUOUS COLOUR COAT LIMITED, REXDALE (ONT.) 

La societe a commence en 1965 la construction d'un laminoir a etamage 
continu, evalue a un million et demi de dollars, ainsi que l'installation d'un 
equipement de galvanoplastie evalue a un million de dollars. Ces travaux doivent 
etre acheves en 1966. 

DOMINION FOUNDRIES AND STEEL LIMITED, HAMILTON (ONT.) 

Les investissements ont atteint $44, 800, OOO en 1965, $37, 700, OOO en 
1964 et $18, 100, OOO en 1963. A la fin de 1965, les depenses autorisees tota
lisaient pres de 101 millions de dollars. Ce montant comprend $42, 600, OOO 
destines a l'exploitation miniere. La soci6te a annonce en 1965 un programme 
d'expansion de 120 millions de dollars qui comp:r:endra l'installation d'une nou
velle batterie de fours a coke, un four a oxygene, le developpement de la capa
cite du laminage a froid et a chaud et de la fonderie, ainsi que la mise en valeur 
d'une nouvelle mine de fer. 

Installations compietees en 1965 - Trois cages ont ete adjointes au 
laminoir a chaud pour le transformer en laminoir continu de sept cages et la 
fraise a degrossir a ete reelectrifiee afin d' augmenter sa capacite de production. 
Six nouvelles fosses de trempe sont terminees et un troisieme equipement de 
decapage continu (monte en continu) a ete installe. Le projet de la Wabush 
Mines-Arnaud Pellets au Labrador dans lequel la societe a un interet d'environ 
15 p. 100 a ete execute. 

Installations prevues pour 1966 - La societe se propose d'achever 
l'installation d'une batterie de 53 fours a coke pour la fin de 1966 et, pour le 
debut de cette meme annee, celle d'un laminoir d'amincissement et d'adoucis
sement a froid d'une largeur de 56 pouces. Ce train de laminage comprendra 
deux cages et sera accouple a des fours de recuite. La soci6te doit mettre en 
place egalement un four Thomas (a oxygene) ayant une capacite quotidienne de 
400 tonnes, ajouter une machine a chanfreiner au laminoir a chaud, installer 
un equipement a galvanisation continue, regarnir un haut-fourneau et remplacer 
un four a oxygene d'une capacite de 105 tonnes par un de 150 tonnes. Un nouvel 
edifice abritera le service du personnel, ainsi que les services de securite et 
de sante. Enfin, une nouvelle mine de fer (la mine Sherman) sera mise en 
valeur a Timagami (Ont.) pour la production annuelle de 1, 200, OOO tonnes fortes 
de boulettes. 

DOMINION BRIDGE COMPANY LIMITED, MANITOBA ROLLING MILLS 
DIVISION, SELKIRK (MAN.) 

Cette societe a mis a execution en 1965, pour etre termine vers le 
milieu de 1966, un programme de huit millions de dollars, comprenant le rem
placement des fours electriques et des fours Martin actuels par deux fours 
electriques d 'une capacite annuelle de 160, OOO tonnes de lingots ainsi que l 'ins
tallation d 'une machine a moulage continu. 
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LES ACl~RIES DOSCO LIMITEE, MONTREAL ET CONTRECOEUR (QUEBEC) 
ET SYDNEY (N. -E.) 

Les investissements des Acieries Dosco ont atteint $17, 600, OOO en 
1965, en comparaison de $19, 300, OOO en 1964. La majeure partie de ces ca
pitaux a ete engagee pour la construction de la nouvelle usine de laminage a 
Contrecoeur avec, eventuellement, !'installation de laminoirs et de machines 
connexes pour la finition des tiges, barres et feuillards !amines a chaud et a 
froid jusqu'a 48 pouces de largeur. Le laminoir a tiges et a barres a ete com
plete en 1964; le laminoir a froid pour feuillards sera installe dans les six 
premiers mois de 1966, et le lamirioir a chaud ensuite dans la meme annee. 
Les billettes seront expediees de Sydney. 

Projets realises en 1965 - Installation d'une machine a coulee continue 
a Montreal, ainsi que la construction et le revetement de deux haut-fourneaux 
a Sydney. 

Travaux prevus pour 1966 - Construction a Sydney d'un nouveau quai 
pour matieres premieres, ainsi que diverses installations pour en faciliter la 
manutention; divers travaux de modernisation et d'amelioration a Sydney et a 
Montreal; des laminoirs universels et laminoirs a chaud pour feuillards seront 
mis en place vers la fin de 1966 a Contrecoeur ainsi que l'installation vers le 
milieu de la meme annee, d'un laminoir a froid, et, pour le debut de 1966, celle 
de machines a nettoyer et a decouper. 

INTERPROVINCIAL STEEL AND PIPE CORPORATION LTD., 
REGINA (SASK.) 

Cette societe a commence, en 1965, la realisation d'un programme 
d'expansion de deux millions de dollars; dans le cadre de ce programme il est 
prevu d'augmenter la capacite de recuisson des lingots de brame et celle de la 
fabrication des toles et des rouleaux coupes; il y est prevu egalement une aug
mentation de 50 p. 100 de la capacite de fabrication des tuyaux; le tout sera 
termine en 1966. 

NEWFOUNDLAND STEEL COMPANY LIMITED, OCTAGON POND (T. -N.) 

La societe projette la construction d'une acierie avec four electrique de 
25 tonnes pour la production d'acier en !ingots et d'acier commercial. L'ache
vement de cette usine, au coO.t de $3, 600, OOO avec une capacite de production 
annuelle de 60, OOO tonnes de !ingots est prevu pour le milieu de 1966. 

QUEBEC IRON AND TITANIUM CORPORATION, SOREL (QUEBEC) 

La societe a commence en 1965 !'execution d'un programme d'agran
dissement, dont le devis atteint 13 millions et demi de dollars, destine a aug
menter de 20 p. 100, en 1967, la capacite de production de fonte en gueuses et 
de scories de titane. Le projet comprend la construction d'un neuvieme four 
electrique ainsi qu'un accroissement de la capacite de conversion de deux fours 
deja en fonction. 
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SIDBEC 

Formee pour construire, dans la province de Quebec, une acierie 
subventionnee par le gouvernement provincial, la societe Sidbec a designe quatre 
bureaux d'ingenieurs (dont deux de Montreal, en plus de la Kaiser Engineering 
of Canada et la Sofresid de France) pour dresser les plans des ba.timents, et en 
diriger la construction. Le consortium doit soumettre le plan de ce projet 
aux administrateurs de la Sidbec au plus tard le 1er avril 1966, et presenter 
leurs recommandations quanta la grandeur de l'usine, les procedes metallur
giques, les produits et les investissements. 

THE STEEL COMPANY OF CANADA LIMITED, HAMILTON (ONT.) 

En 1965 les depenses ont ete de 75 millions et demi, comparativement 
a $109, 300, OOO en 1964 et a $52, 200, OOO en 1963. A la fin de 1965, la soctete 
evaluait a 190 millions de dollars la realisation complete des projets autorises. 
Au debut de 1966, elle a integre sous le nom de la societe-mere ses principales 
exploitations de l'Ouest du Canada. 

Programmes termines en 1965 - A ete installe a Hamilton un laminoir 
de feuillards de 148 pouces, une cisaille verticale sur le laminoir a blooms 
no 2, une ligne de 80 pouces de decapage au HCI, un laminoir d'adoucissement 
de 80 pouces, des modifications et des perfectionnements au laminoir de 110 
pouces nouvellement integre au train de 56 pouces pour le laminage a chaud des 
feuillards; la premiere partie du nouveau laminoir pour barres a ete installe a 
Contrecoeur (Quebec); le projet de la Wabush Mines-Arnaud Pellets au 
Labrador et au Quebec, dont la societe possede environ le quart, a ete execute; 
des installations supplementaires ont ete faites dans diverses usines pour les 
attaches et les barres etirees a froid. 

Programmes prevus pour 1966 - Un cinquieme nouveau haut-fourneau 
(devant etre termine en 1967)' le revetement d'un haut-fourneau deja existant, 
une nouvelle batterie de 73 fours a coke, une machine a coulee continue a six 
unites, un second laminoir pour tiges, et une troisieme ligne de galvanisation 
continue a Hamilton (1967); un programme d'au moins six millions de dollars 
aux usines a Edmonton en vue d'ameliorer la qualite, reduire le cout, doubler 
la capacite et etendre le marcM ouvert aux produits d'ici 1969; des projets 
divers, dans la plupart des usines, destines a augmenter la capacite et a ame
liorer l'efficacite; l'achevement du laminoir pour barres a Contrecoeur pour 
le milieu de 1966; la creation d'un nouveau centre de recherches a Burlington 
(Ont.); et la mise en valeur d'une nouvelle mine de fer, mine Griffith a Bruce 
Lake (Ont.), dont la production sera d' un million et demi de tonnes de boulettes 
au debut de 1968. 

WESTERN CANADA STEEL LIMITED, VANCOUVER (C. -B.) 

Le programme d'agrandissement dont I' estimation atteint deux millions 
de dollars a ete commence en 1965. Ce programme dont l'achevement est prevu 
pour avril 1966 comprend, l'amenagement des installations de fabrication de 
tiges d'acier et d'acier etire afin de porter a 50, OOO tonnes la capacite annuelle 
de production de tringles et de fils d'acier. 



TABLEAU 11 

Consommation d'energie et d'agents reducteurs dans les acieries integrees, 1965* 

Goudron 
Gaz de four et poix Mazout 

Charbon Coke ii coke (en (en milliers Gaz nature! (en millier s Oxygene Electric!te 
(tonnes (tonnes millions de de gallons (en mill ions de de gallons (en millions de (en mill ions 
nettes) nettes) pieds cubes) imp.) pieds cubes) imp.) pieds cubes) de kwh) 

Fours ii coke .......... 5,296,218 - 5,977 - - - - 53 
Uslnes de frittage ...... - 62,231 448 - - 25 
Hauts-fourneaux ....... - 3,903,062 3,795 34,689 9 180 
Fours ii acier ......... - 1,202 4,667 .. .. 81,413 10,895 137 
A utres usages ......... 98,620 20,644 35,012 .. .. 95,267 634 1,477 

Consommation totale ... 5,394,838 3,987,138 49,899 5, 611 7,453 211, 359 11, 538 1,872 

Source: donnees fournies directement par les societes ii la Division des ressources minerales. 
*Comprend les acieries lntegrees: Algoma (usines de Sault-Sainte-Marie et de Port Colborne), STELCO (usine Hilton), DOFASCO (usine de Hamilton), et 
DOSCO (usine de Sydney). 
-: neant .. : non disponible separement, mais compris dans le total. 
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TABLEAU 13 

Tar ifs douaniers canadiens de quelques articles de fer et d' acier 

Minerai de fer ......................... . 

Tarif de 
preference 
britannique 

% 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 
% 

en franchise 

Tar if 
general 

% 

en franchise 32900-1 

NO du tarif 

Rebuts de fer et d'acier ................. . 
en franchise 
en franchise 

1. 50 
en franchise en franchise 37301-1, 37302-1, 37302-2 

Fonte en gueuses ($par tonne) ........... . 
Lingots, n.a.p. ($par tonne) ............ . 
Semi-ouvres (blooms, billettes, brames) .. 
Barres OU tiges' laminees a chaud ....... . 
Barres OU tiges, laminees a froid ........ . 
Tiges pour trMilerie .................... . 
Pieces et profiles, !amines soit a chaud, 

soit a froid: 
General, n. a. p ................. · · · · · · · 
Faits a l'etranger ..................... . 

Plaques, laminees a chaud OU a froid ..... . 
Toles et feuillards: 

en franchise 
en franchise 

5 
5 

en franchise 

5 
en franchise 

5 

2.50 
3.00 

5 
10 
15 
3.00 

10 
moins 

10 

Lamines a chaud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10 
Lamines a froid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15 
Etames OU emailles . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 10 15 
Galvanises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 5 15 

Acier en bandes (plaques et tOles pour tuyaux). en franchise 7. 5 

2.50 37400-1 
5.00 37700-1 
10 37800-1 
20 37900-1 
25 37905-1 
5.00 37915-1 

20 38001-1 
moins 38002-1, 38003-1 

20 38100-1 

20 38201-1 
25 38202-1 
25 38203-1 
25 38204-1 
15 38400-1 

Rails................................... 5 10 20 38700-1 
Moulages, n. a. p. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 15 17. 5 27. 5 39000-1 
Pieces forgees.................... . . . . . . 17. 5 22. 5 30 39200-1 
Tuyaux de gros diametre. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 15 30 39900-1 
Fils, n. a. p. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 15 20 40107-1 
Note: Le detail des nombreuses indications specifiques est publie dans Tarifs des douanes et modifications du 
ministere du Revenu national. 
n. a. p. : non autrement prevu 
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TARIFS DOUANIERS 

En 1965, aucun changement n' est survenu dans le bareme des tar ifs douaniers 
canadiens sur les produits primaires de l'acier (tableau 13). A Geneve, les 
negociations relatives a l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GA TT) se sont poursuivies au cours de 1965; elles ont pour objectif la reduction 
multilaterale des tarifs douaniers sur tousles produits, y compris l'acier. 

TABLEAU 12 

Prix de base publies pour l'acier au carbone du Canada 
(franco depart usine) 

Semi-produits, pour second laminage .... 

Tringles ............................. . 
Barres et petites pieces (commerciales) . 
Armatures pour beton ................. . 
Charpentes ........................... . 
Plaques, tous usages .................. . 
Toles et rouleaux 

Lamines ii chaud .................... . 
Lamines a froid ..................... . 
Galvanises .......................... . 

Acier en bandes ...................... . 
Rails lourds .......................... . 

Jan. 1965 

$78 la tonne 

Cents la livre 

5.70 
5.30 
5.30 
5.50 
5.10 

4.95-5.00 
6.35 
6. 70 
4.70 
5.55 

Source: Steel, The Metalworking Weekly, janvier 1965 et 1966. 

PRIX 

Jan. 1966 

$78 la tonne 

Cents la livre 

5.70 
5.65 
5.30 
5.75 
5.45 

5.15-5.20 
6.60 
6.90 
5.00 
5.80 

En 1965, le prix de base d'une tres grande variete de produits de l'acier a aug
mente de 3 a 7 p. 100, surtout au cours de fevrier, mars et avril (tableau 12). 
Cette hausse a ete la premtere depuis 1957, et est attribuee a la majoration du 
cout des matieres premi8res, de la main-d'oeuvre et de la construction, qui 
excectait les profits de la productivite. En depit de I' augmentation, les benefices 
nets enregistres par les plus importantes societes d'acier ont augmente a une 
cadence plus lente que celle des ventes. Il faut ajouter egalement comme 
raison a cette situation que plusieurs usines ont eu a faire face a de lourdes 
depenses au cours de la mise en service de nouveaux outillages importants. 
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Le gaz naturel 

D. W. RUTLEDGE* 

La decade de 1960 peut etre consideree comme la periode au cours de laquelle 
l' industrie canadienne du gaz naturel atteindra un rang important. En 1955, ce 
combustible,dont la participation a la valeur minerale du Canada n' atteignait 
que 15 millions de dollars, faisait partie des mineraux les moins connus. En 
1965, sa valeur de production depassant 193 millions de dollars le classait 
sixieme. De plus, la valeur des hydrocarbures liquides extraits du gaz naturel 
brut atteignait le chiffre significatif de 92 millions de dollars. Au cours des 
cinq dernieres annees, le taux moyen d' accroissement annuel de la production 
du gaz a atteint 23 p. 100; les perspectives d' avenir sont prometteuses. Le gaz 
nature! fournit actuellement 1 7 p. 100 des exigences de base du Canada en ener
gie et les ressources en gaz ont ete developpees a un tel point que les reserves 
recuperables suffiront aux approvisionnements pendant 34 ans, au rythme de la 
production de 1965. 

COMPOSITION ET USAGES 

Le gaz nature! en vente sur le marche est constitue principalement de methane 
(CH4), mais 11 peut contenir egalement de faibles quantites d' autres hydrocar
bures combustibles comme l' ethane (C2H6) et le propane (C3Hg). Le methane 
est non toxique et inodore, mais on donne generalement par mesure de securite, 
une odeur caracteristique au gaz nature! mis sur le marche. La valeur calo
rifique moyenne du gaz nature! est d' environ 1, OOO B. T. U. par pied cube. 

Le gaz nature! brut, tel qu' 11 existe dans la nature, peut varier consi
derablement dans sa composition. Outre le methane, qui predomine ordinai
rement, des proportions variables d' ethane, de propane, de butane et de 
pentane peuvent s' y trouver. La vapeur d' eau est un constituant normal. 

*Division des ressources minerales 
N. B. - Tous les volumes de gaz sont donnes, sauf indication contraire, comme 
subissant la pression de 14. 73 livres par pouce carre absolu (lpca). Mpc signifie 
mille pi eds cubes. 
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TABLEAU 1 

Champs de gaz naturel produisant 10 millions ou plus de Mpc 
(Mpc) 

(les chiffres entre parentheses se rapportent a l' emplacement 
des champs sur la carte) 

1964 1965 

Alberta 
Crossfield (1) 80,635,737 80,047,286 
Westerose South (2) 69,253,614 69,818,581 
Cessford (4) 65,004,470 65,944,437 
Windfall (5) 52,886,732 61,216,601 
Waterton (11) 51,335,462 52,934,072 
Medicine Hat (10) 41,692,395 50, 847, 295 
Homeglen-Rimbey (9) 50,737,457 47,410, 943 
Pine Creek (6) 55,718,714 46,602,419 
Harmattan East (8) 31,626,514 46,118,163 
Carstairs (12) 36,654,864 41,106,832 
Pembin:a (7) 40, 146,487 40,204,455 
Harmattan-Elkton (8) 34, 094, 248 39,409, 002 
Carson Creek (13) 32,843,099 33,831,918 
Gilby (9) 25,273,346 29,322,497 
Provost (15) · 27,779,541 28,911,344 
Pincher Creek (3) 34, 737' 409 27, 843, 779 
Nevis (14) 25,685,971 26,351,508 
Hussar (16) 19,798,864 23,219,878 
Jumping Pound (17) 21,549,071 20,947,762 
Wildcat Hills (20) 16,879,268 20, 571, 964 
Turner Valley (18) 20,796,276 19,378,600 
Minnehik-Buck Lake (23) 14,974,439 16,915,190 
Leduc-Woodbend (22) 16,555,267 16,114,083 
Viking-Kinsella (19) 21,095,058 15,476, 949 
Bindloss (26) 16,454,730 14, 805, 719 
Wayne-Rosedale (28) 10,454, 371 13,736,032 
Kaybob (25) 12,356,561 13,152,796 
Sylvan Lake (2) 1,428,153 13, 144, 293 
Lookout Butte (27) 11,777,799 13,075,726 
Olds (12) 1,629,116 12,879,773 
Fort Saskatchewan (21) 9,792,975 12,490,882 
Okotoks (29) 10,289,153 11, 140, 378 
Wimbourne (12) 573,278 10,812,953 
Worsley (24) 13,934,722 10,770,787 
Westlock (21) 8, 343, 703 10,714,429 
Countess (16) 12,643,866 10,232,907 



Tableau 1 (fin) 

Colombie-Britannique 
Jedney (30) 
Laprise Creek (30) 
Clarke Lake (35) 
Beg (33) 
Boundary Lake (31) 
Nig Creek (32) 
Rigel (34) 
Buick Creek (34) 

Saskatchewan 
Steelman (36) 
Coleville-Smiley_ (37) 
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1964 1965 

21,530,222 20,767,485 
14,835,933 18,477,613 

157,986 16,965,910 
11,390,482 12,749,785 
12,467, 240 12,640,617 
12,114,908 12,451,447 
10,535,612 11,793,574 
11,234,488 10, 232,471 

14,587,470 9,731,503 
14,146,062 13,309,758 

Source: rapports des gouvernements provinciaux. Les volumes indiques repre
sentent les chiffres de la production brute mesuree a I' etalon de pression de 
14. 65 lpca utilise pour les statistiques des gouvernements provinciaux. 

LES NUMEROS DES REGIONS SUR IA CARTE 
CORRESPONDENT AUX CHAMPS 
DE GAZ MENTIONNfS AU TABLEAU No.~ 
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GAZ NA TUREL AU CANADA 

retrouve pas dans le gaz naturel 
extrait de certaines parties du 
Canada, est generalement si abon
dant qu' il est une source importante 
de soufre. D' autres composants 
que les hydrocarbures, comme le 
gaz carbonique, l' azote et l' helium, 
peuvent s' ytrouver, mais genera
lement en petites quantites. 

Le gaz naturel a trouve son 
emploi le plus important dans le 
chauffage des immeubles et habi
tations et de l' eau; il sert aussi a 
la cuisson des aliments et,de plus 
en plus, dans les appareils de clima
tisation de l' air, les incinerateurs 
et les appareils menagers et de 
buanderie. Dans les regions indus
trialisees comme le sud-ouest de 
l' Ontario, il a rendu de grands 
services al' industrie automobile, 
la siderurgie, la metallurgie, les 
fabrlques de verre et de conserves 
alimentaires. En metallurgie, par 
exemple, la flammeclaire et faci
lement reglable du gaz naturel 
permet d 'obtenir les temperatures 
necessaires pour laminer' fac;onner' 
etirer et tremper l 'acier. Les com
posants du gaz naturel sontdevenus 

~..._~~~:l=~~=:..J-L-J::;:::t:::::t:=.l:l?i:"=d::::j d' importantes sources de matiere 
1

"
0 1

•" ... , ,,.. premtere dans l' industrie de la 
petrolochimie. L' ethane, rarement 

extrait du gaz naturel a l' usine de traitement initial sur le terrain, est une im
portante matiere premiere de l' industrie petrolochimique recuperee parfois du 
gaz de gazoduc. Le gaz nature! fournit la matiere premiere pour la fabrication 
d' ammoniaque, de plastiques, de caoutchouc synthetique, d' insecticides, de deter
gents, de teintures et de fibres synthetiques telles que le nylon, l' orlon et le 
terylene. Parmi les usages possibles et importants a venir, on peut mentionner 
les cellules de combustibles au gaz et les generatrices d' energie avec turbines 
au gaz. Le Canada est devenu recemment l' un des plus grands producteurs 
mondiaux de soufre elementaire, sous-produit du gaz acide a sulfure d' hydro
gene extrait dans les champs de I' Ouest. 

PRODUCTION 

En 1965, la production nette de gaz nature! extrait de gisements, al'exclusion 
du gaz tire des reservoirs, brflle sur place OU perdu, a ete de 1, 442, 448 millions 
de pieds cubes, soit 3, 960 millions de pieds cubes par jour. L' augmentation de 
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TABLEAU 2 

Maintien de la pression - Refoulement et entreposage du gaz naturel 
(Mpc) 

1964 1965 

Gaz Production Gaz Production 
refoule nouvelle refoule nouvelle 

Alberta 
Bow Island 1, 524, 861 1,258,706 1,342,917 2,113,787 
Carson Creek 29,456,791 33,045,731 
Carstairs 1, 240, 512 377,821 
Cold Lake 1,002 
Crossfield 355,605 
Duhamel 151,773 99, 400 
Golden Spike 3,997,483 7,239,812 
Harmattan East 27, 520, 743 43,076,015 
Harmattan-Elkton 34, 094, 248 36,014,326 
Jumping Pound 2,420,485 1,723,724 1,995,701 1,210,171 
Leduc Woodbend 6,779,918 5,404, 846 768 
Lookout Butte 11,158,467 12, 434, 087 
Pembina 14,223,032 13,203,599 
Pincher Creek 66,705 980,173 812,206 
Sundre 592,815 318,812 
Turner Valley 1,391,098 505, 040 3,293,901 439,082 
Westerose 953,062 753,960 
Windfall 56,939,541 48,199,577 

Total (JA. 65 lpca) 191,271,022 4,467,643 208,019,803 4,953,835 

Volume rectifie a 
la pression de 
14. 73 lpca 190,238,158 4,443,518 206, 896,496 4,927,084 

Ontario 26, l 76, 247 23, 980,409 37,977,530 29,625,974 
Saskatchewan 3,712,816 1,787,642 2,791,034 2,927,793 

Total, Canada 220,127,221 30,211,569 247, 665, 060 37,480, 851 

Source: rapports des gouvernements provinciaux 
-: neant 

la production de 8. 7 p. 100 est bien inferieure a celle de 19 p. 100 enregistree 
en 1964. Le tableau 1 montre les principaux champs de gaz du Canada. Les 
volumes indiques sont ceux de la production brute et, bien que la majeure partie 
de ce gaz soit commercialisee, une faible proportion seulement de la production 
de plusieurs champs de gaz est disponible pour le marcM. Dans les champs 
Harmattan-Elkton, Harmattan East, Carson Creek et Lookout Butte, le gaz est 
cyclise afin de recuperer les hydrocarbures liquides du reservoir; le gaz sec 
est ensuite refoule dans le gisement afin de maintenir la pression. tventuel-

951B8-19~ 
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lement le gaz sera recompose. Le gaz sec tres acide extrait du champ Pine 
Creek est refoule dans le reservoir Windfall afin de remplacer en partie le gaz 
extrait. Ces reinjections sont des mesures conservatoires destinees a favori
ser l' extraction maximale des hydrocarbures liquides du reservoir. 

Le tableau 3 indique le volume de la production nouvelle brute; le gaz 
prealablement extrait et reinjecte est exclu du fait qu' il a deja ete inscritdans 

TABLEAU 3 

Production de gaz nature! 

1964r 1965p 

Production nouvelle brute 
Nouveau-Brunswick ... . 
Ontario .............. . 
Saskatchewan ........ . 
Alberta ...•........... 
Colombie-Britannique .. 
Territoires 

du Nord-Quest ...... . 

Mpc 

105,055 
13,815,967 
62,281,321 

1, 184, 754, 869 
146,105,999 

34, 297 

Total, Canada ......... 1, 407, 097, 508 

$ Mpc 

105,359 
12,619,867 
59,739,391 

1,278,469,418 
170, 588, 242 

43,068 

1, 521, 565, 345 

$ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Perdu et briile sur place 
Saskatchewan ........ . 
Alberta .............. . 
Colombie-Britannique .. 

Total, Canada ........ . 

Production nouvelle nette 
Nouveau-Brunswick 
Ontario .............. . 
Saskatchewan ........ . 
Alberta .............. . 
Colombie-Britannique .. 
Territoires 

du Nord-Quest ...... . 

21,795,526 
47,028,591 
10,609,053 

79,433,170 

105,055 
13,815,967 
40,485, 795 

1,137,726,278 
135, 496, 946 

34, 297 

16,979,490 
52,642,839 

9, 503, 946 

79,117,275 

112,303 105,359 
5,759,876 12,619,867 
4,160,782 42,768,901 

149,594,796 1,225,826,579 
13,324,698 161,084,296 

14,4C4 43,068 

111,677 
5,260,716 
4,395,735 

165,702,873 
17, 848, 199 

18,088 

Total, Canada········ 1,327,664,338 172,966,859 1,442,448,070 193,337,288 

Contraction lors 
du traitement 
Saskatchewan ........ . 
Alberta ..............• 
Colombie-Britannique .. 

Total,Canada ......... . 

1,951,250 
100, 821, 717 

6,070,358 

108,843,325 

Production nette, Canada 1, 218, 821, 013 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire r: revise 

2,018,387 
114,121,327 

5, 964, 714 

122,104,428 

1, 320, 343, 642 
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TABLEAU4 

Comparaison de la production en 1964 et 1965 

1965: Production nouvelle nette 
Hausse ou baisse 

Alberta .•............ ·.····. 
C olombie-Britannique ....... . 
Saskatchewan .............. . 
Ontario ..•.................• 
Nouveau-Brunswick ......... . 
Territoires du N. -0. . ...... . 

% 
+ 7.7 
+18.9 
+ 5.6 
- 8. 6 
+ 0.3 
+25.6 

TABLEAU 5 

Pourcentage 
de la production 

1964 1965 

85.5 85.0 
10.3 11.1 
3.1 2.9 
1. 0 o. 9 

negligeable negligeable 
negligeable negligeable 

Valeur de la production de gaz 

1964 

Valeur Valeur 
totale moyenne 

($) (c. par Mpc) 

Alberta .............. 149, 594, 796 
Colombie-Britannique 13,324,698 
Saskatchewan ........ 4,160,782 
Territoires du N. -0 .. 14,404 
Ontario .............. 5,759,876 
Nouveau-Brunswick ... 112,303 

Total, Canada ........ 172,966,859 

Source: Bureau federal de la statistique 
p: preliminaire 

13.l 
9.8 

10. 3 
42.0 
41. 7 

106.9 

13.0 

1965p 

Valeur 
totale 

($) 

165,702,873 
17, 848, 199 
4,395,735 

18,088 
5,260,716 

111, 677 

193,337,288 

Valeur 
moyenne 

(c. par Mpc) 

13.5 
11. 0 
10.3 
42.0 
41. 7 

106.0 

13.4 

les chiffres anterieurs de production brute. Ce tableau montre egalement la 
production nette, c' est-a-dire la production brute moins le gaz brU.le sur place 
ou perdu. 

EXPLORATION ET MISE EN VALE UR 

Alberta 
Les principales regions ayant un interet pour la recherche du gaz ont 

ete essentiellement les memes qu'enl964. L' exploration a porte surtout surles 
regions oii de vastes reserves sont connues ou potentiellement possibles comme, 
par exemple: Edson, Gold Creek, Obed, Marten Hills, Calling Lake, Brazeau 
River et la partie sud des avants-monts du sud. Dans la region Rainbow Lake, 
les travaux d' exploration visaient surtout a trouver du petrole, mais les nom
breuses venues de gaz decouvertes au cours de ces recherches indiquent que la 
region pourrait devenir une source importante de gaz. 
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TABLEAU 6 

Gaz naturel: production, commerce et ventes totales, 1955-1965 
(Mpc) 

Production Importations Exportations Ventes au Canada 

1955 150,772,312 11,165,756 11,356,252 117,800,311 
1956 169,152,586 15,695,359 10,828,338 143,725,649 
1957 220,006,682 30,550,944 15,731,072 159,893,877 
1958 337,803,726 34, 716, 151 86,971,932 202, 057' 485 
1959 417,334,527 11, 962, 811 84, 764, 116 278,226,823 
1960 522,972,327 5,570,949 91,045,510 320,701,484 
1961 655,737,644 5,574,355 168,180,412 370,739,542 
1962 946,702,727 5,575,466 319,565,908 412,061,509 
1963 1,111,477,926 6,877,438 340,953,146 451,598,298 
1964 1,327,664,338 8,046,365 404, 143, 095 504,503,388 
1965p 1,442,448,070 15,673,069 403,908,528 567,944,000 

Source: Bureau ft'idt'iral de la statistique. 
p: prt'iliminaire 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965p 

Source: 
ciaux. 

TABLEAU 7 

Hydrocarbures liquides et soufre extraits du gaz nature! 
au Canada 1955-1965 

Essence de 
Propane Butane gaz nature! Soufre 
(barils) (barils) (barils) (tonnes fortes) 

796,482 492,051 1,028,516 25,976 
925, 716 591,638 1,078,145 29,879 

1, 111, 355 747,709 1,121,440 89,916 
1,123,797 748,972 1,094,653 165,116 
1,690,114 1,424,452 2, 259,413 261,015 
2,064,623 1,536,621 2, 460, 649 404,591 
2,875,823 2,157,309 5,444,034 487,679 
3, 671, 683 2, 744, 044 10,802,436 1,035,988 
4,353,871r 3,273,625r 21,759,526 1,281,999 
7,615,12lr 5,656,888r 25,275,285r 1,472,583 

10, 371, 256 6,957,833 27,864,189 1,589,586 

Bureau ft'idt'iral de la statistique et rapports des gouvernements provin~ 

p: prt'iliminaire r: revist'i 

Des forages complt'imentaires clans le voisinage de deux importantes 
dt'icouvertes de gaz du Dt'ivonien, Gold Creek et Obed, se sont avt'irt'is fructueux. 
A Gold Creek, 25 milles au sud-est de Grande-Prairie,quatre puits additionnels 
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de gaz acide riche en condensats ont ete fores au nord-ouest et a 1' ouest du 
puits de decouverte. Tous ont des zones «payantes»de plus de 200 pieds; dans 
la formation Wabamun (D-1) un puits a traverse plus de 400 pieds de forma
tion gazitere. Ainsi, les reserves de gaz a 1' acre sont tres considerables. 
Le gaz de Gold Creek est extremement riche en condensats; un puits en a pro
duit plus de 1, OOO barils quotidiennement durant les essais. La Pan American 
Petroleum Corporation, la Richfield Oil Corporation.la Sinclair Oil Corporation 
et la Scurry-Rainbow Oil Limited sont les principaux exploitants ou proprie
taires de terrains dans le reservoir de Gold Creek. Le reservoir a puits unique 
de la Shell Canada Limited a Smoky River, six milles a 1' ouest, n' a pas ete 
agrandi en 1965; deux puits steriles ont ete fores juste a 1' est. Dans la region 
d'Obed, 35 mUles a l'ouest d'Edson, l'equipe de l'Imperial 011 Limited et de 
la Western Decalta Petroleum Limited a fore un second puits de gaz a deux 
miUes au nord-ouest du puits de decouverte de 1964. La principale zone pro
ductrice se situe dans la formation Winterburn (D-2). En raison de sa teneur 
elevee en hydrogene sulfure (25 p. 100), la valeur du soufre extrait du gaz est 
approximativement egale a celle du gaz methane. A 25 miUes au nord-est 
d' Obed, une importante decouverte de gaz a ete faite dans un recif du Leduc 
(D-3) au moyen du puits Fina-Pan Am-HB Malboro 4-29-55-19W5. Apparem
ment, ce puits a localise 1' extension vers le sud du refif de Pine Creek-Beaver 
Creek. 

Le traoage des deux reservoirs de gaz delaformationElkton (Mississi
pien) du champ Edson a ete poursuivi. Le forage de 14 nouveaux puits a porte 
le nombre total du champ a 33. La plupart des nouveaux puits ont ete boucMs; 
Us avaient pour but de confirmer la continuite des reservoirs de gaz entre les 
puits originaux trop espaces. Les reserves de gaz sont estimees a 1, 700, OOO 
mi11ions de pieds cubes. Dans la region de Brazeau River, vingt a quarante 
mUles au sud-est du champ Edson, un regain d'interet pour I' exploration s'est 
manifeste apres plusieurs annees d' inactivite relative. La pose recente du 
gazoduc de Carstairs-Edson dans la region de Brazeau a encourage 1 'exploration 
et a facilite deux decouvertes de gaz en 1965, l' une a cinq mi11es au nord-ouest 
et l' autre a huit milles au sud-est du champ gazirere Brazeau River ou se 
trouvent quatre puits. Le puits HB Brazeau River 10-2-46-14W5 a permis de 
deceler du gaz et de l' huile Iegere dans la formation Shunda du Mississipien, 
ainsi que du gaz et des liquides de condensation dans la formation Elkton. Le 
puits Tenneco-EL Brazeau 10-3-44-12W5 a r<'ivele un reservoir de gaz a con
densats dans l' Elkton. 

Dans la partie meridionale des avant-monts, le Shell 3 Panther River 
9-30-30-10W5, un quatrieme puits de gaz tres acide a ete paracheve. Le gaz 
de Panther River renferme 87 p, 100 d' hydrogene sulfure, ce pourcentage en 
fait probablement l' une des plus grandes reserves de soufre inexploitees en 
Alberta. La Shell Canada Limited fait presentement des essais de production a 
Panther River en vue de prouver la possibilite de production de gaz pour en 
extraire le soufre. 

Dans la region de Rainbow Lake, dans l' angle nord-ouest de l' Alberta, 
on connaissait depuis plusieurs annees 1' existence de gaz au lac Zama, mais ce 
ne fut qu' a la suite de la decouverte d' une importante nappe au debut de 1965 que 
la region connut une periode d' intense exploration. On a trouve du gaz et du 
petrole dans de nombreux puits. Le puits de decouverte de petrole, BanffAquit 



TABLEAU 8 

Pults fores 

Pults de petrole Pults d·e gaz Pults steriles Pults de service Total --
1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 1964 1965 

Alberta ...•......•.....•.. 912 877 243 220 667 856 9 3 1, 831 1, 956 
Saskatchewan ..•.•..•...... 628 697 27 57 529 519 11 11 1, 195 1, 284 
Colombie-Britannique ....•. 42 113 35 41 61 93 2 2 140 249 
Manitoba .•..•.•••...•..... 72 26 - - 34 38 1 - 107 64 
Yukon et Territoires 

du Nord-Ouest .••....•.... - 1 3 2 15 15 - - 18 18 
N) 
00 

Total, pour 1' Ouest 
..,. 

du Canada .•...•.••...•.•. 1,654 1, 714 308 320 1,306 1,521 23 16 3, 291 3, 571 

Ontario ..••.......•.•..... 33 23 55 68 128 97 45 16 261 204 

Quebec •...•..•.•••..•..•.. - - - - 10 2 - - 10 2 
Provinces de 1' Atlantique ... - 1 - - 1 2 - - 1 3 

Total pour 1' Est 
du Canada ..•.....•...... 33 24 55 68 139 101 45 16 272 209 

Total, Canada ..•...•..•... 1,687 1,738 363 388 1,445 1,622 68 32 3, 563 3, 780 

Source: Canadian Petroleum Association. 
-· neant 
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Rainbow West 7-32-109-8W6 a traverse des zones gaziferes payantes de 23 pieds 
dans la formation Slave Point, de 17 pieds dans celle de Sulphur Point et de 251 
pieds au-dessus de la zone principale de petrole dans le recif Keg River. Des 
puits plus recents ont traverse des reservoirs de gaz a differents etages. 
Aucun projet n' a ete annonce pour sa mise en marche dans un avenir immediat, 
mais ce gaz en solution sera reinjecte dans les reservoirs jusqu' au moment ou 
les conditions economiques et les progres techniques en rendront la vente possible. 

A la fin de 1964, onze puits de gaz avaient ete termines dans une vaste 
region aux environs de Marten Hills, au nord-est du Petit lac des Esclaves, 
tandis que les formations Wabiskaw du Cretace inferieur et Wabamun duDevo
nien indiquaient d' importantes reserves de gaz. Faute de debouches commer
ciau.x avantageux pour ce gaz, la mise en valeur de la region de Marten Hills a 
ete suspendue et aucun puits n' y a ete fore en 1965. Cependant, la Pan Ameri
can Petroleum Corporation, principale soc!ete exploitante de la region, a annonce 
qu' un programme considerable de forages d' exploration serait execute en 1966. 
Daris le district de Calling Lake-Corrigall Lake au sud-est de Marten Hills, la 
recherche de gaz a la limite du Devonien superieur enfouie par l' erosion a 
permis trois decouvertes additionnelles de gaz. L' une d' elles est le resultat 
d' un forage execute par la Hudson' s Bay Oil and Gas Company Limited a plu
sieurs milles au nord de ses deux decouvertes de 1964 a proximite de Corrigall 
Lake. La production de ces trois puits provenait de la formation Nisku. La 
Texaco Exploration Company a acheve deux puits de gaz du Wabamun, juste au 
nord de Calling Lake, a mi-chemin entre les gisements de Marten Hills et de 
Corrigall Lake. Le traqage des reserves de gaz a faible profondeur dans les 
regions de Marten Hills et de Calling Lake, et aussi dans la region de Tawatinaw 
au sud, va se poursuivre rapidement par suite de l' engagement repris par la 
Pan American, la Hudson' s Bay, et la British American Oil Company Limited 
de fournir a la Trans-Canada Pipe Lines Limited trois trillions de pieds cubes 
de gaz en provenance de ces regions au cours d' une periode de 25 ans, a partir 
de 1968. 

Une des meilleures decouvertes de gaz dans les Plaines du sud a ete 
faite grace au puits BA Lake McGregor 10-28-16-21 W a jet libre absolu qui a 
tire quotidiennement 1 7 millions de pieds cubes d' une zone payante de 34 pieds 
dans le Basal Blairmore. Des forages compiementaires ont forme un autre bon 
puits de gaz et deux trous steriles. 

· Les forages d' exploration dans les champs gazileres out diminue en 
1965. Cent puits de tra9age ont ete fores contre 124 en 1964. Plusieurs puits 
dans la moitie meridionale de la province ont ete debouches et mis en production. 
Les champs gazileres de Wimborne et de Sylvan Lake en sont de remarquables 
exemples. Un certain nombre de puits ont ete fores dans les champs gaziieres 
plus etendus du sud-est, comme ceux de Medicine Hat et de Provost. L' Alberta 
Oil and Gas Conservation Board a designe 16 regions additionnelles comme 
champs gazileres. 

Colombie-Britannique 
Les forages en Colombie-Britannique ont connu une augmentatio:i nette

ment superieure a celle des autres provinces. L' exploration a ete raisonnable
ment fructueuse. Huit decouvertes de gaz ont ete faites dans les Plaines a l' est 

95188--20 



TABLEAU 9 

Longueur en pieds de forages au Canada, par province, 1964-1965 

Forages d' exploration 

Alberta ...••......•..•...••. 
Saskatchewan .•..•...••....•• 
C olombie-Britannique. .•...••. 
Manitoba ..•••.•••..•.•.•.... 
Territoires du Nord-Ouest .•.. 

1964 

3,820,539 
1,656,310 

295,458 
65, 249 

113, 061 

Total, Quest du Canada. . . . . . . . 5, 950, 617 

Ontario ....•..•....••.•...•. 
Quebec .••..•••.••.•.•••..••• 
Province de l' Atlantique .•.. ,. • 

Total, Est du Canada ...•..••.. 

227,443 
23,905 

9,853 

261, 201 

Total, Canada .......•..••... 6, 211, 818 

Source: Canadian Petroleum Association. 
-: neant 

1965 

4,451,934 
1,621,479 

489,039 
93,694 

119, 581 

6,775,727 

173,953 
11,963 
4,917 

190,833 

6,966,560 

Forages d' exploitation 

1964 

6,528,671 
2,543,935 

367,993 
181,672 

9,622,271 

257' 429 

257,429 

9,879,700 

1965 

5,754,130 
2,938,629 

592,017 
70,826 

9,355,602 

176,915 

2, 941 

179,856 

9,535,458 

Tous les puits 

1964 1965 

10,349,210 10,206,064 
4,200,245 4,560,108 

663,451 1,081,056 
246, 921 164,520 
113,061 119,581 

15,572,888 16,131,329 N) 

00 

484,872 350,868 
a> 

23,905 11,963 
9~ 853 7,858 

518,630 370,689 

16,091,518 16,502,018 
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des avant-monts et une dans les avant-monts. Cette derniere est consideree 
comme la plus importante car elle a revele une region entierement nouvelle 
pour la production du gaz du Trias. Le puits, Triad BP Sumlumka a-43-B, est 
situe sur une structure majeure a 70 milles au sud-ouest de Fort St. John. 
Apres stimulation, le gaz acide sec a briile a un rythme quotidien de plus de 25 
millions de pieds cubes a partir d' une epaisse zone payante sise a une profon
deur d' un peu plus de 8, 600 pieds. 

Sur le recif du Devonien moyen a l' est et au nord-est de Fort Nelson, 
plusieurs autres puits tres productifs ont ete fores. Le Pacific Apache Ft. 
Nelson a-61-F, l' Imperial Clarke Lake b-6-A,le Socony Mobil Sierra c-78-C, 
et le Socony Mobil Sierra c-91-D ont tous donne un excellent debit. Les deux 
premiers puits sont situes aux extremites sud-ouest et est respectivement, du 
champ gazirere Clarke Lake. Les deux derniers sont a plusieurs milles au sud 
du champ Kotcho Lake. 

Plus de deux douzaines de puits de gaz bouches du devonien existent 
actuellement entre le champ gazifere Clarke Lake et les frontieres de l' Alberta 
et des Territoires du Nord-Ouest. Plusieurs d' entre eux comportent d' epais
ses zones payantes ainsi qu' un haut potentiel de rendement, mais la production 
doit attendre la disponibilite de marches et l' extension du gazoduc du champ 
Clarke Lake. 

La mise en valeur tres restreinte de champs gaziferes a ete effectuee 
dans les regions productrices du Trias et du Cretace du district de Fort St. John
Laprise Creek. Plus au nord, le champ du Devonien de Clarke Lake a ete 
agrandi de 8 a 12 puits. 

Saskatchewan et Manitoba 
Une faible proportion seulement des forages executes en Saskatchewan 

avait comme but precis la decouverte ou I 'exploitation du gaz nature! du fait que 
les travaux d' exploration n' ont pas revele d' etendues importantes et de struc -
tures propices au gaz telles qu' 11 en existe enAlbertaetenColombie-Britannique. 
Une forte proportion du gaz nature! produit en Saskatchewan est du gaz de solu
tion, sous-produit de la production du petrole. Ainsi, une bonne partie du gaz 
de cette province provient des champs Steelman et Coleville-Smiley,producteurs 
surtout de petrole, bien que ce dernier renferme egalement des gftes de gaz 
distincts. La principale zone gazirere proprement dite est le champ Hatton, 
qui est le prolongement oriental du champ de Medicine Hat en Alberta. L' ac
croissement substantiel des forages d' exploration en Saskatchewan au cours de 
1965 est attribue principalement a I' agrandissement du champ Hatton. On y a 
fore environ 20 putts de gaz, surtout dans l' angle sud-est et a l' extremite nord 
du champ. Dans I' ensemble, 52 puits d' exploration ont ete fores dans des gftes 
de gaz de la Saskatchewan, contre 23 en 1964. 

L' emmagasinage souterrain est devenu un facteur important dans la 
chafne d' approvisionnement de gaz en Saskatchewan depuis quelques annees. La 
Saskatchewan Power Corporation a continue l' extraction par solution a ses 
reservoirs souterrains de Regina et de Prud' homme, en 1965. Les deuxcavernes 
de Regina, d' une capacite conjuguee de 360 millions de pieds cubes, ontete mises 
en service vers la fin de l' annee. L' agrandissement des cavernes se poursuit. 
L' injection de gaz dans la caverne de Prud' homme, d' une capacite de 100, OOO 
Mpc, a d~bute en septembre. 

95188-20/; 
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Yukon et Territoires du Nord-Ouest 
Le forage a ete poursuivi a peu pres au meme rythme que l' annee pre

cedente. Dix-huit puits ont ete fores comme en 1964, mais le nombre de pieds 
de forage a Iegerement augmente atteignant 119, 600 pieds. Deux decouvertes de 
gaz ont ete faites. Dans le nord du Yukon, le puits Birch YT B-34 de la Socony 
Mobil 011 of Canada, Ltd., - Western Minerals Ltd., fonctionnantadebit reduit, 
a produit quotidiennement cinq millions et demi de pieds cubes a partir des 
strates du permo-pennsylvanien sis a une profondeur de 4, 430 pieds. Ce puits 
est situe dans la meme region que le puits de decouverte de gaz et de petrole 
Chance No.lforeen 1959par la Western Minerals. L' autre decouverte de gaz 
a resulte du puits Pure-Pan Am Trainor Lake No. C-39, a 25 milles au nord
est de la decouverte de gaz faite a Island River en 1964. On rapporte officieu
sement que le puits a produit du gaz provenant de la formation du Devonien 
moyen de Slave Point au rythme journalier de neuf millions de pieds cubes. Le 
BA-Shell-JOE Reindeer D-27, fore dans le delta du fleuve Mackenzie, a indique 
des traces de gaz du Cretace superieur. C' est le puits le plus septentrional 
qu' on ait fore jusqu' ace jour sur la terre ferme des Territoires. 

Est du Canada 
En Ontario, les forages d' exploration ont forme neuf puits de gaz. Six 

d' entre eux prenaient naissance dans le Silurien, un dans l' Ordovicien et deux 
dans le Cambrien. Deux des puits du Silurien ont ete fores dans le lac frie, 
face au comte de Welland. Aucune de ces decouvertes ne semble avoir revele 
d' importants nouveaux gisements. Les forages d' exploration ont permis de 
parachever 59 puits de gaz, surtout dans le Silurien. Le lac trte est demeure 
l' une des principales zones d' exploration avec le forage de 26 puits producteurs 
de gaz. La mise en valeur des gisements connus a Iegerement accru les reserves 
de gaz de la province. 

Les travaux de recherches ont ete poursuivis dans les basses-terres de 
la bale d' Hudson et sur le fond marin avoisinant. Les concessions des societes 
petrolieres sont demeurees essentiellement les memes, couvrant 55, 800, OOO 
acres. La Richfield 011 Corporation detenait 50 millions d' acres au large des 
cotes en vertu de permis federaux d' exploration. Les leves geophysiques 
executes par l' industrie et par le gouvernement ont augmente sensiblement en 
1965. Ces travaux consistaient en leves aeromagnetiques et seismiques du type 
marin conventionnel OU a l' aide de detonateurs a gaz. La reconnaissance geolo
gique comprenait l' examen des sediments du fond marin par des plongeurs. 

L' exploration a aussi ete poussee au large de la cote est et les conces
sions ont presque double pour atteindre 114 millions d' acres. Une bonne partie 
du golfe Saint-Laurent aeteretenueen vertu de nouveaux permis. Sur le bloc de 
31 millions d' acres detenus par la Pan American Petroleum Corporation, sur 
les Grands-Banes de Terre-Neuve, cette societe et l' Imperial 011 Limited ont 
execute conjointement des leves seismiques du type marin, fore 24 trous de 
carottage peu profonds, et effectue des essais de detection de gaz dans l' eau de 
mer. La Socony Mobil 011 of Canada, Ltd. a fore cinq trous de carottage a 
proximite de l' tle de Sable. 

Dans le Quebec, deux puits d' exploration ont ete fores en comparaison 
de 10 en 1964. La longueur totale de ces deux puits fores sur l'fie Anticosti 
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etait d' un peu moins de 12, OOO pieds. Le forage a revele quelques traces mini
mes de gaz. 

Sur la cote occidentale de Terre-Neuve, deux puits steriles d' un total 
de 14, 917 pieds ont ete fores sur la peninsule de Port-au-Port par la Golden 
Eagle Oil and Gas Limited et la British Newfoundland Exploration Limited. Un 
autre groupe a commence a forer un puits plus loin au nord, a Parsons Pond; 
on y a decele des traces de petrole et de gaz. 

RESERVES 

Les donnees statistiques etablies par la Canadian Petroleum Association indique 
que, deduction faite de la production de l' annee, les reserves de gaz nature} du 
Canada se sont accrues en 1965 de 2. 3 p. 100, atteignant a la fin de l' annee un 
total recuperable de 44. 4 trillions (44. 4 x 1012) de pieds cubes. Ceoi represente 
une augmentation t:res minime en comparaison de l' accroissement de 17. 4 p. 100 
en 1964. Les venues de gaz decouvertes recemment a Rainbow Lake ne sont pas 
encore entrees en ligne de compte, mais il est evident que cette region renferme 
une grande quantite de gaz nature!. 

TABLEAU 10 

Estimation des reserves recuperables 
de gaz naturel a la fin de l' annee 

(Mpc) 

Alberta ............................ . 
Colombie-Britannique ............... . 
Saskatchewan ...................... . 
Est du Canada ..............•........ 
Territoires du Nord-Ouest .......... . 
Manitoba ............................ , 

Total .............................. . 

Source: Canadian Petroleum Association 

1964 

35,198,661 
6,931,445 
1, 040, 669 

161, 243 
55,383 

3,473 

43,390,874 

1965 

36,356,749 
6,750,244 

973,594 
187,820 
100,394 

3,490 

44,372,291 

L'Alberta Oil and Gas Conservation Board ·estimait que les reserves 
certaines de gaz de la province se chiffraient par 37. 6 trillions de pieds cubes, 
soit un peu plus que I 'estimation faite par la CPA. Les principales augmentations 
des reserves etaient dues, non pas aux decouvertes de 1965, mais plutot a !'ap
preciation des reservoirs deja connus. L' augmentation la plus considerable 
attribJee a une region particuliere a ete celle de Gold Creek, au sud de Grande
Prairie, ou des forages ont indique quelque 470 milliards de pieds cubes de gaz. 
Parmi les autres regions OU d' importantes augmentations ont ete signalees, on 
note celles d' Edson, de Brazeau River, de Crossfield East,de Pembina et de 
Harmattan-Elkton. Le champ gazirere Edson, long de trente milles, a ete 
subdivise en deux reservoirs par suite de forages additionnels. La Colombie
Britannique a enregistre une legere diminution de ses reserves, due princi-
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TABLEAU 11 

Capacite des raffineries par champ, 1965 
(en millions de pieds cubes par jour) 

Champs desservis 

ALBERTA 
Acheson ..•...•.......•......•...•...•....• 
Alexander ...•......•.......•......•....... 
Black Butte, Aden .•.•.•..•.••.••..••.•.•.. 
Bonnie Glen, Glen Park, Wizard Lake •..••.•.. 
Boundary Lake South ......•••..••.....••... 
Crossfield ..•.•.....•.......•........•.... 
Crossfield Cardium .............•........• · 
Carbon •.•......••....•..•.......•........ 
Carson Creek ............•.........•....... 
Carstairs, Crossfield ..................... · 
Cessford (6 usines) ......•.........•....... · 
Cessford, Connorsville ....• · . · ... · . · . · · · · · · 
Chigwell (2 usines) ............... · . · .. · . · . · 
Countess •...................•............. 
Enchant ...................•.•............ 
Gilby (6 usines) ................•........... 
Golden Spike ................•.......•...... 
Harmattan-Elkton, Ha:rma.ttan East 
Homeglen-Rimbey, Westerose South ...•....... 
Hussar (2 usines) ......................... . 
Innis fail .........................•... ······ 
Judy Creek, Swan Hills, Virginia Hills ....... . 
Jumping Pound, Sarcee ...........•......•.. 
Kaybob ....•..•..•..............•.... ·. · · · 
Kessle .......................•...... · .... 
Leduc-Woodbend ..........••.•............ · 
Look.out Butte .......•...•.•.......•... · ... · 
Minnehik-Buck Lake ........•.•... ·•· •• ····· 
Morinville, St. Albert-Big Lake 

Campbell-Namao ....•..•....•..........•.. 

Nevis ...•.•...... ·. ·• ·. ·. · · · · · · · · · · · · • · · · · 
Nevis, Stettler, Fenn-BigValley 
Okotoks 
Olds 
Oyen ......••.......•....................... 
Pembina (11 usines) ....•.................... 
Pembina (Cynthia)· •......•.........•....... 
Pembina (Lobstick) ......•........•......... 
Pincher Creek ....•.........•............... 

Capacite 
de 

raffinage 

6 
55 
10 
35 
25 

190 
3 

155 
100 
225 
209 

5 
12 
22 

5 
78 
26 

246 
367 
90 
15 
55 

110 
41 

6 
35 
43 
57 

25 
56 
45 
30 
44 

3 
120 

10 
25 

204 

Gaz 
residuel 
produit 

5 
53 
10 
30 
22 

152 
2 

150 
reinjecte 

202 
201 

5 
10 
21 

5 
74 
22 

reinjecte 
314 

90 
10 
40 
90 
40 

6 
31 

reinjecte 
51 

25 
48 
35 
13 
34 

3 
95 

9 
22 

145 
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Tableau 11 (fin) 

Champs desservis 

ALBERTA (fin) 
Prevo .........•............•............... 
Princess (2 usines) .....•...........•........ 
Provost (2 usines) ..........•.......•...•... 
Redwater .................................. . 
Retlaw .................•................... 
Samson ......•............................. 
Savanna Creek .....•...........•...•........ 
Sedalia .....•...............•............... 
Sibbald ......•............................. 
Sylvan Lake ............................... . 
Three Hills Creek .......................... . 
Turner Valley ...•.......................... 
Waterton .........................•..•...... 
Wayne-Rosedale (3 usines) .................. . 
Wildcat Hills .............................. . 
Windfall .................................. . 
Wood River ..•.............................. 
Worsley .....•..............•.........•..... 
Pipeline pres d'Edmonton .•.••••••.•••••••••• 
Pipeline pres d'Empress •.••..•••.•••.•••••• 

SASKATCHEWAN 
Alida, Nottingham, Carnduff •.•.•.••.••••••••• 

Coleville .•••.••..••.............•......••• 
Smiley ...••...•••.•••.•••..•.•.••.••.....•. 
Steelman, West Kingsford .••.•••••••.•.•.•... 
Cantuar ..•••.•.•••.•••.•.••.•.•.•••••.•..•. 
Dollard .••••...•.•••...•...•.•...•..•.••.•. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
Champs de la region de Fort St. John .•••••.•. 
Boundary Lake (2 usines) ..•••.••.••.•••.•.•. 
Clarke Lake •••..•••••..•.•.•.•.•.••..••••.• 

ONTARIO 
Champs du Sud-Ouest 

de l' Ontario (3 usines) ..•.•...•••........•.•. 

CapaciM 
de 

raffinage 

5 
15 
93 
11 

7 
3 

75 
5 
6 

22 
rn 

100 
180 

37 
96 

215 
5 

55 
70 

1,000 

9 

60 
4 

38 
25 

2 

395 
27 

200 

22 

Gaz nature! 

Gaz 
residue! 
produit 

4 
15 
87 

3 
7 
3 

63 
5 
5 

20 
9 

85 
121 

35 
83 

132 
5 

52 
66 

965 

6 

59 
3 

30 
24 

2 

300 
25 

170 

22 

Source: Usines de traitement du gaz nature! au Canada (Operators List 7), 
janvier 1966, ministere des Mines et des Releves techniques. 
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palement aux pertes causees par la production. Bien que la region gazifere du 
recif devonien soit consideree comme tres prometteuse, les forages en 1965 ont 
ajoute tres peu aux reserves connues. 

TRAITEMENT DU GAZ NATUREL 

Le transport par pipe-lines, les besoins des consommateurs et les mesures de 
conservation exigent qu' une grande partie du gaz nature! soit traitee a proxi
mite des puits d' extraction. En 1965 en Alberta, 16. 6 p. 100 du gaz vendable 
produit dans la province etait du gaz sec non traite, alors que les 83. 4 p. 100 
restants provenaient d' usines de raffinage situees a proximite des champs 
gazi!eres. En raison de la demande croissante d' hydrocarbures liquides comme 
le propane et le butane, un raffinage plus efficace, communement appele«deep 
cut»,estde plus en plus employe pour extraire le maximum de ces liquides. 
Quarante-trois pour cent environ du gaz vendable produit en Alberta a subi un 
traitement secondaire a la grande usine de la Pacific Petroleums, Ltd. , sur la 
ligne frontiere entre l' Alberta et la Saskatchewan, pour en extraire des quantites 
additionnelles de propane, de butane et de pentanes qui n' avaient pas ete recu
peres dans les usines des champs gaziferes. 

L' hydrogene sulfure, constituant commun du gaz nature! canadien non 
traite et qui doit etre extrait a l' usine de premier traitement, etait generale
ment considere comme un ennui 11 y a quelques annees alors qu' 11 existait un 
surplus de soufre. Le soufre elementaire extrait de l' hydrogene sulfure est 
devenu dernierement un sous-produit precieux, par suite de la forte demande 
de soufre et de la rapide augmentation de son prix. Dans le cas de certains gaz 
tres acides, la valeur du soufre est plus elevee maintenant que celle du gaz 
residue I. 

A la fin de 1965, en Alberta, 91 raffineries de gaz fonctionnaient, quatre 
en Colombie-Britannique, six en Saskatchewan et deux en Ontario. L' addition 
d' une capacite quotidienne de 700, OOO Mpc au cours de 1965 a porte la capacite 
totale de traitement journalier du gaz brut a 6, 100, OOO Mpc. L' augmentation de 
Iacapacitedes raffineries a ete sensiblement moins elevee qu'en 1964, toutefois, 
l' industrie petroliere s' y attendait du fait qu' 11 n' y a pas eu de nouveaux con
trats importants de vente de gaz. Al' exception de deux des neuf raffineries 
terminees en 1965, toutes etaient de petite OU de moyenne dimension. L' une des 
plus importantes usines a ete celle de la Westcoast Transmission Company 
Limited au champ Clarke Lake, a proximite de Fort Nelson (C. -B.). Cette raf
finerie d' une capacite journaliere de 200 millions de pi eds cubes a ete construite 
en 1964 et mise en service au debut de 1965. En Alberta, la nouvelle raffinerie 
la plus importante a ete mise en service en novembre par la Hudson' s Bay Oil 
and Gas Company Limited, dans le voisinage d' Edson. Cette usine d' une capa
cite quotidienne de 309, OOO Mpc traite le gaz du champ d' Edson. De nouvelles 
raffineries de gaz ont ete terminees dans les champs Wimborne, Sylvan Lake, 
Crossfield East, Braeburn, Willesden Green, South Harmattan et Cessford. 
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TRANSPORT 

Les reseaux de gazoducs ont ete agrandis de quelque 1, 500 milles durant l' an
nee, portant a pres de 43, 400 milles l' ensemble des canalisations de transport, 
de distribution et de tuyaux collecteurs. Pour la quatrieme annee de suite, la 
Trans-Canada Pipe Lines Limited a double par des conduites secondaires de 
34 pouces son reseau principal en Saskatchewan et au Manitoba. Les 84 milles 
de conduites secondaires ajoutees en 1965 ne laissent que 89 milles de gazoduc 
simple entre la frontiere Alberta-Saskatchewan et ile-des-Chenes, juste au 
sud de Winnipeg (Man.). Aucune conduite secondaire n' a ete ajoutee al' est de 
Winnipeg du fait que la Trans-Canada attend une decision gouvernementale 
l' autorisant a construire et exploiter un pipe-line en territoire americain entre 
Emerson (Man.) et Sarnia. La construction de cette canalisation serait prefe
ree au doublage du pipe-line actuel qui traverse le nord de l' Ontario et permet
trait la vente de gaz aux ~tats-Unis. A la fin de 1965, les installations de la 
Trans-Canada a l' est de Winnipeg fonctionnaient a plein rendement aux jours 
de pointe et de fa1t, il a ete parfois necessaire de restreindre le service aux 
clients desservis de fac;ion intermittente. La Trans-Canada a construit des 
pipe-lines pour desservir deux nouvelles regions en 1965. Une conduite laterale 
de 6 pOUCeS, d I Une longueur de 44 milleS, a ete COmpletee a partir du pipe-line 
principal entre Moosomin, dans l' est de la Saskatchewan, et Russel (Man. ). 
Cette canalisation fournit du gaz a l' Inter-City Gas Utilities Ltd. Pres de l' ex
tremite est du reseau de la Trans-Canada, 40 milles de pipe-line ont ete poses 
entre Candiac (Quebec) et Phillips burg, a la frontiere du Vermont; la livraison 
de gaz a la Vermont Gas Systems, Inc. , a commence en fevrier 1966. 

En Colombie-Britannique, le gazoduc de 30 pouces de Fort Nelson, 
exploite par la Westcoast Transmission Company Limited, est entre en service 
au debut de 1965. Cette conduite de 220 milles se raccorde au reseau principal 
de la Westcoast, a 65 milles au sud-ouest de Fort St. John, et achemine le gaz 
a partir du champ Clarke Lake, le plus grand reservoir de gaz exploite dans la 
province, 

Au pipe-line le plus important construit en Alberta, l' Alberta Gas Trunk 
Line Company a prolonge par une conduite de 30 pouces, sur une longueur de 
173 milles, l' extension de la Division des Plaines entre Carstairs et le champ 
gazilere d' Edson. Grace a cette conduite, le champ d' Edson est devenu l' une 
des sources d' alimentation les plus a l' ouest et les plus importantes du pipe
line de la Trans-Canada. La construction en Alberta comprenait aussi le para
chevement, par la Northwestern Utilities, Limited,d'unpipe-lined'unelOngueur 
de 70 milles entre le champ Paddle River et Edmonton. Cette societe a egale
ment relie ses vastes reserves de gaz du champ Beaverhill Lake, al' est 
d' Edmonton, a son reseau principal. Les autres gazoducs construits en Alberta 
comprenaient surtout des tuyaux collecteurs dans les nouvelles regions produc
trices et de courtes conduites d' acheminement reliant ces regions aux reseaux 
existants. 

En Saskatchewan, la Saskatchewan Power Corporation a pose 154 milles 
de gazoduc, 53 milles de tuyaux collecteurs et 111 milles de conduites de dis
tribution. Une conduite secondaire de 16 pouces, d' une longueur de neuf milles, 
a ete posee entre le poste de compression Success et le pipe-line de la Trans
Canada; une autre de 12 pouces a ete construite a partir de ce dernier jusqu I a 
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TABLEAU 12 

Longueur en milles des gazoducs au Canada 1962-1965* 

1962 1963r 1964 1965p 

Reseau collecteur 
Nouveau-Brunswick ...••.. 6 6 6 6 
Ontario ..•.•...•....•..•• 1,314 1, 049 1,043 1,043 
Saskatchewan •........•... 298 309 389 421 
Alberta ...••..•.......... 2, 540 2,920 3, 071 3,150 
Colombie-Britannique ....• 409 409 409 409 

Total. .............••.... 4,567 4,693 4,918 5,029 

Reseau d' acheminement 
Nouveau-Brunswick ....... 13 13 13 13 
Quebec ...•......•....... 25 25 25 65 
Ontario ...•.............. 3,141 3,265 3,365 3,395 
Manitoba ••............... 496 631 731 897 
Saskatchewan ....••...... 2,566 2,832 3,081 3,133 
Alberta ........•..••.•••. 4,293 4, 311 4,776 4,984 
Colombie-Britannique ..... 1,311 1,311 1,319 1,319 

Total.. a •••••••••••••••• • 11, 845 12,388 13,310 13,806 

Reseau de distribution 
Nouveau-Brunswick .•..... 32 32 33 33 
Quebec ..••.............. 1,144 1,203 1,263 1,323 
Ontario ..•..•............ 10,865 11,700 12,297 12, 647 
l\ianitoba .•............... 947 l, 117 1,178 1,228 
Saskatchewan ..•..•..•... 1,425 1,536 1,637 1, 748 
Alberta ...•...•.........• 3,100 3,224 3,383 3,523 
Colombie-Britannique ..•.• 3,427 3, 647 3,843 4,023 

Total •..•..•..•...•..•... 20, 9'10 22,459 23,634 24, 525 

Total, Canada ..•..•..•... 37,352 39, 540 41,862 43,360 

*Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire r: revise 

Regina. Les nouveaux tuyaux collecteurs, d' un diametre de 4 a 16 pouces, ont 
ete poses surtout dans les champs Medicine Hat-Hatton, Hoosier et Coleville. 
Dans le sud-est de la Saskatchewan, la Steelman Gas Ltd. et la Provo Gas 
Producers Limited ont construit plus de 140 milles de pipe-line pour collecter 
le gaz dans six champs au sud-est de Steelman. Le gaz provenant de ces nou
velles sources sera traite a la raffinerie de la Steelman. 

Dans l' ouest du Manitoba, I' Inter-City Gas Utilities Ltd. a pose enviren 
140 milles de gazoduc et de conduites de distribution en vue de desservir huit 
villes, y compris celles de Dauphin et Grandview. 
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En Ontario, l' Union Gas Company of Canada, Limited a ajoute 30 milles 
de conduite secondaire de 34 pouces, al' est de London, poursuivant son pro
gramme destine a augmenter la capacite du reseau entre les reservoirs d' em
magasinage du comte de Lambton et Oakville. L' Office national de l' energie a 
accorde des permis a une filiale de la Northern and Central Gas Company 
Limited (autrefois la Northern Ontario Natural Gas Company Limited) pour la 
construction d' un gazoduc entre Earl ton (Ont.) et la region de Rouyn-Noranda; 
les travaux ont commence a Noranda et a Rouyn. La Northern and Central a 
commence la construction d' une conduite laterale de 10 pouces, longue de 56 
milles, jusqu' a Atikokan (Ont.) et s' est engagee a desservir la Texas Gulf 
Sulphur Company, pres de Timmins. 

MARCHEs ET COMMERCE 

Les ventes de gaz naturel au Canada en 1965 ont augmente de 12. 6 p. 100 en 
comparaison de 11. 7 p. 100 en 1964, et ont atteint une moyenne quotidienne de 
1, 560 millions de pieds cubas. Pour la troisieme annee consecutive, 11 Ontario 
s' est place au premier rang des provinces consommatrices de gaz. Les ventes 
ont connu une augmentatio!l plus forte en Colombie-Britannique que dans les 
autres provinces. Dans la province de Quebec, les ventes sont tombees au
dessous du niveau de celles de 1964, en depit de l' accroissement de l' activite 
commerciale et industrielle dans la region de Montreal, centre principal de 
consommation. Dans cette region, la concurrence de l' huile combustible est 
peut-etre la plus forte qu' ait subie le gaz en comparaison de tout autre endroit 
au Canada. 

Les exportations de gaz nature! aux Etats-Unis, restant a peu pres au 
meme niveau qu' en 1964,ont atteint une moyenne quotidienne de 1, 100 millions 
de pieds cubes. Ceci fait contraste avec les annees precedentes alors que les 
exportations augmentaient notablement chaque annee. Les exportations ne 
constituaient que 42 p. 100 des ventes totales en 1965 en comparaison de 45 p. 
100 l' annee precedente. Le gaz naturel canadien est exporte sur la frontiere 
internationale: a Huntingdon et a Kingsgate, en Colombie-Britannique; a Carway, 
Aden et Coutts, en Alberta; a Emerson, au Manitoba et a Cornwall, en Ontario. 
Quarante-huit pour cent du gaz exporte a ete achemine par le pipe-lined' Alberta
Californie, en passant par Kingsgate. Le pipe-line de la Westcoast Transmi.s
sion Company Limited a Huntingdon a achemine un peu moins de 26 p. 100 des 
exportations, et la conduite laterale du pipe-line de la Trans-Canada, a Emerson, 
en a achemine un peu plus de 18 p. 100. Au de but de 1966, la Trans-Canada 
Pipe Lines Limited a commence l' exportation du gaz du Quebec au Vermont. 

En aout 1965, l' Office national de l' energie autorisait la Trans-Canada 
Pipe Lines Limited a exporter journellement 26 millions de pieds cubes de plus 
a la Midwestern Gas Transmission Company, en vertu d' un contrat a long terme, 
en l' acheminant par Emerson (Man.). L' importation de ce gaz additionnel, qui 
est censee commencer le 1ernovembre 1966, dolt etre approuvee par la Federal 
Power Commision des Etats-Unis. Dans l' intervalle, la Trans-Canada supplee 
aux besoins additionnels de la Midwestern en vertu d'un contrat a court terme, 
aux termes duquel le service additionnel peut etre interrompu. La Westcoast 
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TABLEAU 13 

Ventes de gaz naturel au Canada, 

Mpc $ 

Nouveau-Brunswick ... 60,000 189,000 
Quebec •...•......•... 31,244,000 31,240,000 
Ontario ..•.•.......... 219,198,000 189,096,000 
Manitoba. .•..•.•..•... 33,164,000 22,644,000 
Saskatchewan ..••..... 56,169,000 25,545,000 
Alberta ..•....•......• 169,996,000 53,997,000 
Colombie-Britannique .. 58, 113, OOO 43,832,000 

Total, Canada ..•..•... 567,944,000 366, 543, OOO 

Totaux precedents 
Canada 
1961 370,739,542 226, 678, 494 
1962 412,061,509 257,589,445 
1963 451,598,298 287,584,177 
1964 504,503,388 327,982,720 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 

TABLEAU 14 

1965p 

Moyenne 
$/Mpc 

3.15 
0.99 
0.86 
0. 68 
0.45 
0.32 
0.75 

0.65 

0.61 
0.62 
0.64 
0.65 

Ventes de gaz nature! au Canada, en pourcentage 

Ontario 
Alberta 
Saskatchewan 
Colombie-Britannique 
Quebec 
Manitoba 
Nouveau-Brunswick 

Total 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1964 

38.51 
31. 88 

9.08 
8.45 
6.57 
5.50 
0.01 

100.0 

Gaz naturel 

Nombre de 
clients au 

31 dee. 1965 

2,187 
218,737 
690,836 

95,084 
114, 997 
260,573 
187,124 

1,569,538 

1,227,658 
1,308,085 
1,397,138 
1,459,619 

1965 

38.60 
29.93 

9. 89 
10.23 

5.50 
5. 84 
0.01 

100.0 

Transmission Company Limited a commence la livraison de gaz a la El Paso 
Natural Gas Company en vertu d' un contrat interimaire qui permet la livraison 
quotidienne de 50 millio~s de pieds cubes de plus que la quantite deja autorisee, 
sous reserve de l' approbation d' un contrat a long terme qui lui permettrait de 
fournir 200 millions de pieds cubes de plus a l' El Paso. 

Bien que les importations de gaz naturel ne constituent qu' une propor
tion relativement faible des approvisionnements de gaz du Canada (moins de 
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TABLEAU 15 

Gaz nature!: offre et demande 
(en millions de pieds cubes) 

1964r 

Off re 
Production nouvelle brute* ..... 1,407, 097 
Gaz brUle et perdu sur place... -79, 433 
Contraction due au traitement . • -108, 843 
Production nouvelle nette ..... . 
Retire des reservoirs ........ . 30,212 
Refoule dans les reservoirs ... . -220,127 
Volume net retire des 

reservoirs ......•.....•.•.. 
Offre nette de gaz canadien .•.• 
Importations ................ . 

1,218,821 

-189,915 
1,028,906 

8, 046 

1965p 

1,521,565 
-79, 117 

-122, 104 

37, 481 
-247,665 

1,320,344 

-210,184 
1,110,160 

15,673 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tot al de l' offre ....•.•......• 1,036,952 1,125,833 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Demand e 
Exportations ...•..•.....•••.. 
Ventes: Usage res identiel .•.... 

Usage industriel. .•...•....•. 
Usage commercial ......•..• 

Total des ventes au Canada ..•. 

Utilisation et pertes de 
production .......•...•...... , 

Utilisation et pertes dans le 
transport, ecart entre con
sommation et debit compte ... 

Changements dans l' encom-
brement des conduites ...... . 

Pertes diverses indefinissables 

Total de la demande ..•...•.... 

Consommation totale au Canada 

Moyenne quotidienne de la 
consommation au pays .....•. 

163,626 
257,402 

83,475 

404, 143 

504,503 

73,732 

44,102 

684 
9.788 

1,036,952 

632,809 

1,728 

183,867 
285,009 

99,068 

403,909 

567,944 

80,071 

53,077 

550 
20,282 

1,125,833 

721,924 

1,977 

Sources: Bureau federal de la statistique et rapports des gouvernements pro -
vinciaux. 
*Sauf le gaz recycle des reservoirs 
p: preliminaire r: revise 

3 p. 100), elles ont presque double en 1965 en atteignant une moyenne quoti
dienne de 43 millions de pieds cubes. Toutes les importations ontete acheminees 
vers l' Ontario a l' exception d I une quantite negligeable importee en Alberta. 
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L' augmentation appreciable des importations decoule d' un nouveau contrat et 
d' un permis d' importation en vertu desquels l' Union Gas Company of Canada, 
Limited accroit sensiblement ses achats de gaz a Windsor de la Panhandle 
Eastern Pipe Line Company. En raison de la capacite insuffisante de son pipe
line en Ontario aux periodes de pointe, la Trans-Canada Pipe Lines Limited a 
obtenu la permission des gouvernements du Canada et des Etats -Unis d' importer 
du gaz nature! a Niagara Falls selon une entente a court terme. 
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Les granules a couverture 

H. S. WILSON* 

La consommation des granules a couverture en 1965 a ete inferieure de 9. 8 
p. 100 en quantite et de 11. 5 p. 100 en valeur a celle de l 'annee 1964; le "tonnage 
total, evalue a $3, 400, OOO, a atteint 127, 066 tonnes courtes. Ces chiffres se 
rapprochent de ceux de 1961 a 1963. L'augmentation enregistree en 1964 ne 
s 'est done pas maintenue en 1965. 

Le tableau 1 presente la consommation en 1964 et en 1965 par genre 
et par couleur, ainsi que les importations par categories. Les couleurs sont 
disposees par ordre de preference en decroissant suivant leur volume en 1965. 
Le tableau 2 donne, pour la periode de 1954 a 1965, la consommation des gra
nules, le total des valeurs, le prix moyen par tonne et par annee, et le pour
centage de consommation des granules canadiens. Dans tous les tableaux, let> 
prix sont franco usines du client. 

En 1965, la consommation des granules de couleur naturelle produits 
au Canada a ete plus elevee qu 'en 1964, tandis que celle des granules de couleur 
naturelle importes et des granules colores artificiellement, d'origine canadienne 
ou etrangere, a diminue. La qualite des granules canadiens leur a permis de 
s'assurer une part toujours plus grande sur le marche. Ce pourcentage qui 
etaitde73.9p. 100en1964 est passe a 76.9 p. 100 en 1965. Quant aux granules 
de couleur naturelle de provenance canadienne le pourcentage est passe de 72. 4 
p. 100 en 1964 a 79. 5 p. 100 en 1965. La part de granules canadiens colores 
artificiellement qui, de 75 p. 100 en 1964, est passee a 74. 9 p. 100 en 1965' 
est demeuree presque inchangee. Le pourcentage des granules de scories faits 
au Canada est passe de 73. 5 en 1964 a 76. 6 en 1965. Le tableau 3 donne pour les 
annees 1964 et 1965 les prix moyens des granules colores artificiellement et 
de couleur naturelle, tant canadiens qu'importes. 

PRODUCTEURS CANADIENS 

Les fabriques de granules au Canada sont situees a Havelock (Ont.), a Montreal 
et a Vancouver. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Granules a couverture: consommation et im:eortations* 

1964 1965 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

CONSOMMATION 
Par genre 

Granules couleur naturelle .. 56,457 1,130,645 54,027 1,049,566 
Granules colores artifi-
ciellement ................ 84,433 2,722,059 73,039 2,359,855 

Total ..................... 140,890 3,852,704 127,066 3,409,421 

Par couleur 
Noirs et gris-noirs ........ 55,804 1,207,202 51,263 1,096,432 
Gris ...................... 20,947 432,042 21,081 384,885 
Blancs .................... 22,623 874,769 20,701 814,747 
Verts ..................... 18,829 619,640 16,972 567,120 
Rouges ................... 7,762 214,798 6,321 182,773 
Bruns et havane ........... 6,914 197,233 6,153 179,592 
Bleus ..................... 3,703 154,611 2,778 114,399 
Chamois .................. 1,514 56,182 688 25,577 
Corail , creme et jaunes .... 916 34,799 567 19,964 
Turquoise ................. 1,840 60,288 542 23,932 
Non differencies ........... 38 1,140 

Total ..................... 140,890 3,852,704 127,066 3,409,421 

IMPORTATIONS 
Etats-Unis 

Granules couleur naturelle .. 15,618 360,726 11, 092 254,837 
Granules colores artifi-
ciellement ............... 21, 114 831,157 18,305 713,696 

Total ..................... 36,732 1,191,883 29,397 968,533 

*Evaluees d •apres les chiffres fournis directement par les consommateurs. 
neant 

A Havelock, la Minnesota Minerals Limited fabrique des granules a 
partir du trapp, roche basaltique qui, concassee et classee en differentes gros
seur s convient surtout a la construction et al 'empierrement des routes' et 
comme agregat pour beton. La societe fabrique aussi des granules artificiels 
auxquels elle donne les couleurs les plus variees. 
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TABLEAU 2 

Granules a couverture: consommation, 1954-1965 

Prix moyen Pourcentage des 
Tonnes Dollars par tonne granules canadiens 

1954 133,917 3,563,578 26.61 19.0 
1955 147,877 4,087,668 27.70 18.3 
1956 133,691 3,884,961 29.20 25.0 
1957 110,543 3,405,655 30.90 29.8 
1958 134,565 4,509,638 31. 82 29.8 
1959 138,758 4,182,615 30.14 37.1 
1960 113, 826 2,962,363 26.03 44.7 
1961 123,486 3,286,670 26.62 35.8 
1962 125,463 3,476,875 27.71 59.5 
1963 125,909 3,392,354 26.94 68.8 
1964 140,890 3,852,704 27.35 73.9 
1965 127,066 3,409,421 26.83 76.9 

TABLEAU 3 

Prix moyens 
(en dollars par tonne courte) 

Importes Canadiens 

1964 1965 1964 1965 

Granules de couleur naturelle 
Granules de pierre ............... 21. 71 20.78 14.72 15.13 
Granules de scories .............. 24.47 24.49 21. 44 20.76 
Granules d 1ardoise ............... 21. 41 21. 49 

Granules colores artificiellement 
Noirs et gris-noirs .............. 32.86 34.65 22.90 21.13 
Gris ............................ 30.08 30.22 28.16 28.89 
Blancs .......................... 41. 69 41. 25 37. 15 38.38 
Verts .......................... 40.37 40.71 30.60 31.16 
Rouges ......................... 34.86 35.28 24.89 26.00 
Bruns et havane ................. 36.59 35. 74 26.25 27.34 
Bleus ........................... 47.40 46.33 39.29 38.82 
Chamois ........................ 38.21 37.27 36.94 37.14 
Coran, creme et jaunes .......... 45. 51 44.73 28.07 28.71 
Turquoise ....................... 51. 21 48.75 26.32 42.35 
Non differencies ................. 30.00 

Moyenne ........................ 39.37 39.49 29.86 31. 99 
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L'Industrial Granules Ltd. , de Montreal, fabrique les granules de 
scories noires a l 1aide de ma.chefer provenant d 'une usine generatrice a vapeur 
situee a Halifax. La societe cherche de fa9on permanente des haldes de rebuts 
susceptibles de devenir granuleux a la trempe' en donnant le moins possible de 
fragments aciculaires. Les scories doivent ~tre exemptes de substances nui
sibles et de leur composition depend l 'obtention d 'un bon granule. Une basse 
teneur en fer est necessaire pour eviter aux granules exposes aux intemperies 
la formation en surface de taches ferrugineuses. 

G. W. Richmond, de Vancouver, fabrique des granules d1ardoise. 

USINES DE BARDEAUX ET DE REVtTEMENTS EXTERIEURS 

Au Canada, sept societes fabriquent des bardeaux et des rev~tements exterieurs 
dans 17 usines, dont la production de bardeaux depend entierement de celle des 
granules. Les elements de toitures peuvent cependant ~tre fabriques a I 'aide 
d 'agregats dont la grosseur varie des plus petits grains pour materiaux de 
charge' a des graviers et fragments de roche longs de huit pouces. La plupart 
des granules destines aux bardeaux et aux rev~tements exterieurs rentrent dans 
les grosseurs de tamisage -8 a +35' et surtout de 10 et de 20. 

Voici la liste des sept societes ainsi que I 'emplacement de leurs 
usines: 

Allied Chemical Canada, Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montreal (Quebec) 
Vancouver (C. -B.) 
St-Boniface (Man.) 

Building Products of Canada Limited ................ Montreal (Quebec) 
Hamilton (Ont.) 
Winnipeg (Man. ) 
Edmonton (Alb.) 

Canadian Gypsum Company, Limited . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Dennis (Ont.) 
Canadian Johns-Manville Company, Limited .......... Asbestos (Quebec) 
Iko Asphalt Roofing Products Limited ................ Calgary (Alb.) 

Brampton (Ont.) 
Domtar Construction Materials Ltd .................. Brantford (Ont.) 

Saint-Jean (N. -B.) 
La.chine (Quebec) 
Lloydminster (Alb.) 
Burnaby (C. -B.) 

The Philip Carey Company Ltd ...................... Lennoxville (Quebec) 

EVOLUTION DE L'INDUSTRIE 

En 1965, la valeur de la construction au Canada a connu une augmentation de 
14. 9 p. 100 sur les 8, 630 millions de dollars de l 'annee precedente et a atteint 
le nouveau sommet de 9, 910 millions. La construction de maison a usage 
d 'habitation en 1965 represente, avec un capital d 'investissement de 2, 750 mil
lions de dollars, un pourcentage de 27. 8 p. 100 du total engage dans la construe-
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tion en general; en 1964, elle representait, avec 2, 600 millions investis, un 
pourcentage de 30. 1 p. 100 du total. 

Les granules incorpores aux materiaux a toitures servent presque 
exclusivement a la couverture de maisons. Le tableau 4 donne, pour les annees 
1963 et 1964, les valeurs reelles de la construction domiciliaire et pour 1965, 
les valeurs etablies provisoirement et les valeurs prevues pour 1966. 

TABLEAU 4 

Constructions de maisons d'habitation 
(en millions de dollars) 

1963 

Constructions nouvelles . . . . . . . 1, 713 
Maisons en reparation . . . . . . . . 544 

Total ........................ 2, 257 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire e: estimatif 

1964 

2,028 
577 

2,605 

1965p 

2,133 
619 

2,752 

1966e 

2,216 
656 

2,872 

En 1964, le volume de la consommation des granules a couverture 
avait depasse de 11. 9 p. 100 celle de l 'annee precedente, et la valeur de la 
construction des maisons d 'habitation avait augmente de 15. 5 p. 100. En 1965, 
le volume de consommation des granules a couverture a diminue de 9. 8 p. 100, 
tandis que le nombre de construction de maisons a augmente de 5. 6 p. 100. 
Cette anomalie pourrait s 'expliquer par deux facteurs connexes: d 'une part 
I 'augmentation continuelle du collt de la construction, d 'autre part la tendance 
a la construction d 'un plus grand nombre d 'edifices a usage d 'appartements, 
parfois eriges en gratte-ciel. 
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Le gypse et l'anhydrite 

R.K. COLLINGS* 

LE GYPSE 

Le Canada, deuxi~me producteur de gypse brut au monde par ordre d' importance, 
possMe de grands gisements de haute qualite dont la plupart sont facilement 
exploitables et bien situes par rapport aux marches. Du gypse est produit ~ 
Terre-Neuve, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au 
Manitoba et en Colombie-Britannique. Des gttes non exploites existent dans les 
provinces de Quebec et de l' Alberta. Aucun gtte n' a ete decouvert dans l'Ile
du-Prince-Edouard, ni en Saskatchewan. La production annuelle de laNouvelle
Ecosse, principale productrice, represente 75 ~ 80 p. 100 de la production 
totale du Canada. La plus grande partie de son gypse est expediee aux usines 
de transformation situees sur la cote est des Etats-Unis. 

La production de gypse en 1965, legerement en baisse, a atteint 
6, 200, OOO tonnes, evaluees a $11, 400, OOO. Les exportations, inferieures de 
6 p. 100 sur l'an dernier ont atteint 4, 700, OOO tonnes, d'une valeur de 
$8, 300, OOO. Cette baisse de la production et des exportations provient d'une 
demande moins elevee des usines americaines, qui utilisent le gypse de la 
Nouvelle-Ecosse. Les importations de gypse brut pour consommation en 
Colombie-Britannique, en provenance surtout du Mexique, ont diminue d'environ 
7 p. 100 par rapport a 1964. 

Malgre le leger recul note en 1965, le commerce espere que la ten
dance generale vers une augmentation progressive de la production de gypse, 
deja connue au cours de la periode des vingt annees apres la Seconde Guerre 
mondiale, suivra sans flechir la m~me progression que l'essor de l'industrie de 
la construction. Le besoin constant de nouvelles habitations en Amerique du 
Nord assure un marcM soutenu aux produits de gypse (pla.tre, lattes de gypse, 
planches murales et rev~tements de gypse) employes dans la construction de la 
plupart des maisons privees, des immeubles a usage d'appartements, de diverses 
usines et edifices administratifs. Les planches murales de gypse pour murs 
interieurs remplacent avantageusement les lattes et le pla.tre employes suivant 
la methode traditionnelle. L'utilisation des planches murales de gypse augmente 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 
Gypse: production et commerce 

PRODUCTION (expeditions) 
G.ypse brut 

Nouvelle-Ecosse ••..•••.. 
Ontario .••.•..•.••.••.•. 
Terre-Neuve .••..••.••. , 
Colombie-Britannique ••.. 
Manitoba .••....•.••..•.• 
Nouveau-Brunswick •..••• 

1964 

Tonnes 
courtes 

5,097,232 
517,239 
331,990 
188,569 
121,555 
104,100 

$ 

8,081,994 
1,376,992 

893,484 
581, 873 
374,138 
215,456 

1965p 

Tonnes 
courtes 

4,806,000 
515,000 
422,000 
205,160 
162,000 
100,800 

$ 

7,609,273 
1,383,695 
1,139,400 

591,090 
504,535 
210,360 

Total •..•.••....•.••.••• 6, 360, 685 11, 523, 937 6, 210, 960 11, 438, 353 

IMPORTATIONS 
G,U?se brut 

Mexique ..•..•.••.•..••. 79,500 258,346 74, 341 241,677 
Etats-Unis .••.•.••.•.••• 1, 428 29,999 1,066 24,323 
Grande-Bretagne ••..•..•. 12 530 26 1, 348 

Total ..••.•..•..•.••.••• 80,940 288,875 75,433 267,348 

Pl§.tre de moulage et enduit 
demur 
Etats-Unis ••....•.•..••• 3,893 181,334 4,344 180,029 
Grande-Bretagne •..•..••. 238 14,213 365 17,796 
Autres pays .••....•.••.. 10 588 13 1, 065 

Total .••.•.••.•.••.•.••• 4,141 196,135 4,722 198,890 

Latte 1 2lanche murale et 
2roduits de base 
Etats-Unis ..•..•.....••. 3,776 208,604 2,585 174,822 
Allemagne occidentale .•.. 7 1,920 

Total .••.••.•.••.•..•.. , 3,783 210,524 2,585 174,822 

Total des importations •••.• 695,534 641,060 

EXPORTATIONS 
G,U?se brut 

Etats-Unis ...•.••....•.. 5,043,469 9,033,140 4, 716,202 8,268,167 
Bahamas ••..•.•.•••••.• , 13,759 26,968 30,436 67' 008 
Bermudes . , .••.•.•.....• 25 600 

Total .••.•.•.•.•••.••• ,. 5,057,253 9,060,708 4,746,638 8,335,175 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire -· neant 
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TABLEAU 2 

Gypse: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Consommation 
Productionl Importations2 Exportations2 apparente3 

1956 4, 895, 811 70,436 3,840,721 1,125,526 
1957 4,577,492 92, 139 3,410,684 1,258,947 
1958 3,964,129 108,038 2,898,230 1,173,937 
1959 5,878,630 117, 830 4,848,576 1,147,884 
1960 5,205,731 60, 011 4,273,668 992,074 
1961 4,940,037 66,075 3,819,345 1,186,767 
1962 5,332,809 69,947 4,162,997 1,239,759 
1963 5,955,266 74,628 4, 703, 118 1,326,776 
1964 6,360,685 80,940 5,057,253 1,384,372 
1965p 6,210,960 75,433 4,746,638 1,539,755 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lExpeditions des producteurs (gypse brut). 2y inclus le gypse brut et broye, 
mais non calcine. 3Production, plus les importations, moins les exportations. 
p: preliminaire 
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TABLEAU 3 

Production mondiale de gypse 
(en milliers de tonnes courtes) 

Etats-Unis ..................... . 
Canada ........................ . 
Grande-Bretagne .........•...... 
URSS .......................... . 
France ........................ . 
Espagne .........••.••••........ 
ltalie ......................... . 
Autres pays .................... . 

Total. .........................• 

1964 

10,684 
6,361 
5,052 
4,740e 
4,639 
4,258 
2,285 

13,501 

51,520 

9,945 
6, 211 
5,400 

4,700 

3,000 

53,255 

Source: Canada: Bureau federal de la statistique; autres pays: Minerals 
Yearbook, 1964 et Commodity Data Summaries, janvier 1966, du Bureau of 
Mines des Etats-Unis. 
e: estimatif •. : non disponible 

sans cesse, malgre l'emploi plus frequent de materiaux en feuilles comme le 
masonite et les contre-plaques. 

Bien qu'en general les gftes soient bien situes et les reserves suffi
santes pour la plupart, des exceptions existent dans certaines provinces du Ca
nada, notamment au Quebec et en Alberta, et un peu moins en Colombie-Britan
nique. Aucun gfte n'etant connu au Quebec, a l'exception des fles de la Madeleine, 
le gypse utilise par les deux fabriques de produits de gypse de Montreal provient 
de la Nouvelle-Ecosse. Quant aux deux fabriques de Calgary, elles l'obtiennent 
de la Colombie-Britannique et du Manitoba. Plusieurs grtes existent en Alberta, 
mais certains des plus interessants se trouvent situes dans des pares nationaux. 
La legislation actuelle ne permet pas leur exploitation, toutefois, des negociations 
en cours entre le gouvernement federal et le gouvernement provincial pourraient 
apporter comme resultat, le transfert de certains terrains des pares a la pro
vince, qui peut-~tre imposerait moins de restrictions a !'exploitation miniere. 
L'une des deux fabriques de produits de gypse de Vancouver utilise le gypse 
d'une carriere qu'elle exploite dans la partie sud-est de la province, l'autre 
l'importe du Mexique. Les gisements de gypse du sud-est de la Colombie
Britannique sont importants, assez proches du marche de Calgary, mais a une 
certaine distance de Vancouver. Jusqu'a ce jour les frais de transport eleves 
n'ont pas permis une exploitation plus poussee de ces gisements. Une societe 

des Etats-Unis etudie actuellement le marcM et la rentabilite des gftes de 
gypse sur les rives de la rivi~re Lussier, dans la region des Canal Flats de 
cette province. Ces gttes sont censes contenir plus de 100 millions de tonnes 
de gypse de bonne qualite. 
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Une quatrieme mine souterraine de gypse au Canada, propriete de la 
Western Gypsum Products Limited, est entree en production au debut de l'annee 
pres de Silver Plains (Man.). Situee a 35 milles au sud de Winnipeg, cette mine 
est maintenant la principale source de gypse brut de l'usine de produits de gypse 
de la Western Gypsum a Winnipeg. La veine de 20 pieds d' epaisseur est situee a 
140 pieds de profondeur, l'acces se fait par un puits incline de 11 pieds de dia
metre. Exploitee selon la methode des massifs longs, cette mine devrait pro
duire environ 500 tonnes de minerai par jour. Les reserves sont estimees a 
20 millions de tonnes. Aucune nouvelle exploitation de gypse ne s'est etablie 
dans l'Est du Canada au cours de l'annee, neanmoins plusieurs societes ont fait 
d'actives recherches en Nouvelle-Ecosse et ouvriront peut-etre de nouvelles 
carrieres pour I' exportation de gypse brut, si les resultats obtenus de leurs 
explorations sont satisfaisants. 

L' expansion actuelle de l' industrie des engrais phosphates au Canada 
entrafnera une accumulation de plus en plus importante de gypse synthetique 
derive de la fabrication d'acide phosphorique par l'acidulation de la roche phos
phatee a !'aide d'acide sulfurique. Le resultat de !'operation donne un materiau 
sous forme de poudre tres fine avec generalement quelques impuretes. C'est 
un dechet de la production qui pourrait presenter un interet dans les regions 
presque depourvues de grtes de gypse nature! ou possedant seulement du gypse 
de pauvre qualite oii. il pourrait servir de materiau dans la fabrication de produits 
de gypse. Le gypse synthetique est produit actuellement en Colombie-Britannique, 
enAlberta, au Manitoba, en Ontario, au Quebec et bienttt au Nouveau-Brunswick. 
Le tonnage actuel de production est inconnu mais lorsque l'usine d'engrais 
phosphates de Belledune au Nouveau-Brunswick, propriete de la Brunswick 
Fertilizer Corporation Limited, sera terminee, la production de gypse synthe
tique au Canada depassera probablement deux millions de tonnes par annee. 

VENUES 

Des gisements etendus de gypse en surface et a faible profondeur se trouvent 
dans trois des provinces de l'Atlantique: en Nouvelle-Jfoosse, dans le centre et 
le nord de la partie continentale de la province, ainsi que dans l'fle du Cap
Breton; dans la region de la baie St-Georges, dans le sud-ouest de Terre-Neuve 
et a proximite d'Hillsborough, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. 

Aucun grte de gypse nature! n'a ete encore decouvert au Quebec, mais 
des gisements considerables affleurent sur de grandes surfaces des iles de la 
Madeleine, dans le golfe Saint-Laurent. 

En Ontario, du gypse se trouve dans la region de la riviere Moose 
(nord-est de la province), ainsi que dans celle de la riviere Grand, au sud et a 
l'ouest d'Hamilton. Les premiers gisements, epais de 15 a 20 pieds, sont 
recouverts de 10 a 30 pieds de morts-terrains; les seconds, generalement plus 
minces, se trouvent a des profondeurs qui peuvent atteindre 200 pieds. 

L' Alberta et le Manitoba possectent chacun de vastes gisements de 
gypse. Les principaux gftes du Manitoba se trouvent a Gypsumville, dans la 
partie sud-ouest de la province, OU affleure une couche de gypse de 30 pieds; a 
Amaranth, OU une epaisse couche de 40 pieds se trouve a une profondeur de 
100 pieds; a Silver Plains, a 30 milles au sud de Winnipeg, OU du gypse de tres 

95188-21 
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bonne qualite est situe a 120 pieds sous terre. Dans le pare Wood Buffalo, en 
Alberta, des affleurements de gypse bordent les berges de la riviere de la Paix 
entre Peace Point et les rapides Little. D'autres affleurements bordent les 
rivieres des Esclaves et Salt, au nord et a l'ouest de Fort Fitzgerald. A 
McMurray, au nord-est de !'Alberta, de minces couches de gypse sont interca
lees avec des couches d'anhydrite a 500 pieds de profondeur. En outre, des 
gftes de gypse sont situes pres du ruisseau Mowitch, en bordure nord du pare 
Jasper et, sur le cours superieur du ruisseau Fetherstonhaugh, pres de la ligne 
frontiere entre !'Alberta et la Colombie-Britannique. 

En Colombie-Britannique des grtes de gypse se trouvent a Windermere, 
a Mayook et a Canal Flats dans le sud-est; a Falkland pres de Kamloops; et 
pres de Loos, dans la partie centrale-est. 

D'autres gftes ont ete decouverts dans le sud du Yukon et, dans les 
Territoires du Nord-Quest, le long de la rive nord du Grand lac des Esclaves, 
le long des rives du Mackenzie. de la Grande riviere de l'Ours et de la riviere 
des Esclaves, ainsi que dans t>Iusieurs fles de l'archipel Arctique. 

EXPLOITATION ACTUELLE 

Nouvelle-Ecosse 
Cinq societes produisent du gypse en Nouvelle-tcosse. En 1965, leurs 

productions ont represente 77 p. 100 de la production canadienne avec un total 
de 4, 800, OOO tonnes, dont 90 p. 100 environ ont ete exportes aux Etats-Unis. 

La Fundy Gypsum Company Limited, societe filiale de la United States 
Gypsum Company de Chicago, exploite, a Wentworth et a Miller Creek, a pro
:ximite de Windsor, des carrieres de gypse pour !'exportation. La National 
Gypsum (Canada) Ltd., societe filiale de la National Gypsum Company de 
Buffalo (New York), exploite une carriere pres de Milford, a 30 milles au nord 
d'Halifax. La plus grande partie de cette production est expediee aux usines de 
la societe aux Etats-Unis, toutefois de petites quantites entrent dans la fabrica
tion du ciment en Nouvelle-Ecosse et, au Quebec, dans celles du ciment et de 
produits de gypse. Du gypse est produit pour 11 exportation ~ Walton, dans le 
comte de Hants. La Little Narrows Gypsum Company Limited, autre societe 
filiale de la United States Gypsum Company, extrait du gypse a Little Narrows, 
dans l'fle du Cap-Breton; la roche est expediee a l'etat brut aux Etats-Unis et a 
Montreal. 

La Domtar Construction Materials Ltd. , dont le siege social est a 
Montreal, produit du piatre de moulage a son usine de calcination a Windsor. 
Le gypse utilise provient des gisements de McKay Settlement, pres de Windsor. 
La Bestwall Gypsum Division de la Georgia-Pacific Corporation exporte le gypse 
extrait d'une carriere situee pres de River Denys. La roche broyee est trans
portee par chemin de fer jusqu'aux installations d'expedition de Point Tupper, 
a 20 milles de la Carriere, 

Ontario 
La Domtar Construction Materials Ltd. extrait du gypse a Caledonia, 

pres d'Hamilton, et la Canadian Gypsum Company, Limited a Hagersville, au 
sud-ouest de Caledonia. Les deux societes utilisent le gypse a la fabrication de 
plll.tre et de planches murales dans leurs usines situees a proximite des carrieres. 
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CARRIERES OU MINES* 

Gypse et anhydrite 

LE GYPSE AU CANADA, 1965 
0 TRAVAUX D'EXTRACTION 

e ATELIER O'lVAPORATION 

1. The Flintkote Company of Canada 4. Canadian Gypsum Company, Limited, 
Limited, Flat Bay Station Hillsborough 

2. Little Narrows Gypsum Company 6. Canadian Gypsum Company, Limited, 
Limited, Little Narrows Hagersvllle (souterralne) 

Georgia-Pacific Corporation, Domtar Construction Materials 
Bestwall Gypsum Division, Ltd. , Caledonia (souterraine) 
River Denys 8. Western Gypsum Products Limited, 

3. Fundy Gypsum Company Limited, Sliver Plains (souterralne) 
Wentworth et Miller Creek 9. Domtar Construction Materials 

National Gypsum (Canada) Ltd. , Ltd. , Gypsumville 
Milford et Walton 11. Western Gypsum Products Limited, 

Domtar Construction Materials Wlndermere 
Ltd. , McKay Settlement 

ATELIERS D'EVAPORATION 

l. Atlantic Gypsum Limited, Western Gypsum Products Limited, 

Humbermouth Clarkson 
3. Domtar Construction Materials, 7. Domtar Construction Materials 

Ltd. , Windsor Ltd. , Winnipeg 
4. Canadian Gypsum Company, Western Gypsum Products L·imlted, 

Limited, Hlllsborough Winnipeg 
5. Canadian Gypsum Company, 10. Domtar Construction Materials 

Limited, Montreal Ltd. , Calgary 

Domtar Construction Materials Western Gypsum Products Limited, 
Ltd. , Montreal Calgary 

6. Canadian Gypsum Company, Limited, 12. Domtar Construction Materials 
Hagersvllle Ltd. , Port Mann 

Domtar Construction Materials Western Gypsum Products Limited, 
Ltd. , Caledonia Vancouver 

•carrl~res 1l. clel ouvert, 1l. I' exception de trots mines souterralnes. 
Nola: Les numeros de reference cl-dessus se rapportent 1l. ceux lndlques sur la carte. 

95188-211 
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Terre-Neuve 
L' Atlantic Gypsum Limited produit du pHltre de gypse et des planches 

murales a l'usine d'Humbermouth, sur le littoral ouest de l'fle. Cette usine, 
propriete du gouvernement de Terre-Neuve, est exploitee par la Flintkote 
Company of Canada Limited de Toronto, soctete filiale de la Flintkote Company 
de New York. Le gypse brut employe provient des gisements de la Flintkote 
situes a Flat Bay Station, a 62 milles au sud-ouest de Humbermouth par chemin 
de fer. Legros de la production transporte par convoyeur aerien jusqu'a St
Georges, distant de six milles, est expedie par bateaux aux usines de la societe 
situees sur la cote est des Etats-Unis. Une partie est egalement expediee en 
Ontario. 

Colombie-Britannique 
Le gypse extrait par la Western Gypsum Products Limited pr~s de 

Windermere, dans la partie sud-est de la province est expedte aux usines de la 
societe ll. Calgary et ll. Vancouver, ainsi qu' ll. la Domtar Constructlon Materials 
Ltd. , pour son usine de Calgary. Le gypse de Windermere est aussi employe 
dans les cimenteries de l' Alberta et de la Colombie-Britannique. 

Manitoba 
La Domtar Construction Materials Ltd. fabrique du plAtre et des plan

ches murales dans ses usines de Winnipeg et de Calgary avec le gypse qu'elle 
extrait a Gypsumville, a 150 milles au nord-ouest de Winnipeg. 

La Western Gypsum Products Limited tire d'un gisement a 140 pieds 
de profondeur pres de Silver Plains, a 30 milles au sud de Winnipeg, du gypse 
qu'elle emploie dans la fabrication de produits de gypse a ses usines de Winnipeg 
et de Calgary. 

Nouveau-Brunswick 
La Canadian Gypsum Company, Limited extrait du gypse pr~s d' Hills

borough pour en fabriquer du pHl.tre et des planches murales dans son usine du 
m~me lieu. La Canada Cement Company, Limited extrait du gypse ll. Havelock, 
ll. l' ouest de Moncton, qu' elle transforme sur place en ciment. 

AUTRES USINES DE TRANSFORMATION 

Quebec 
La Domtar Construction Materials Ltd. et la Canadian Gypsum 

Company, Limited exploitent des usines de produits de gypse a Montreal-Est 
dont la matiere premiere provient de la Nouvelle-f.cosse. 

Ontario 
La Western Gypsum Products Limited fabrique des produits de gypse 

ll. Clarkson au sud-ouest de Toronto, avec du gpyse brut en provenance du sud 
de !'Ontario et de Terre-Neuve. 
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Alberta 
La Domtar Construction Materials Ltd. et la Western Gypsum Products 

Limited produisent toutes deux du plAtre et des planches murales a Calgary. Le 
gypse utilise dans ces usines provient de la Colombie-Britannique et du Manitoba. 

Colombie-Britannique 
La Domtar Construction Materials Ltd. et la Western Gypsum Products 

Limited possedent egalement des usines a Vancouver OU elles fabriquent du 
platre de gypse et des planches murales. La premiere re9oit son gypse du 
Mexique, la deuxieme le tire de sa carriere de Windermere. 

USAGES 

Le gypse calcine, ou platre de moulage, est le principal constituant du panneau 
et des lattes de gypse, de la brique creuse de gypse, des dalles a toiture et de 
toutes les varietes de platre industriel. Le platre de moulage est melange a 
l'eau et a un agregat comme le sable, la vermiculite ou la perlite dilatee et 
applique sur le bois, le metal ou la latte de gypse pour former un fini pour murs 
interieurs. La planche, la latte et les revetements de gypse sont fabriques en 
introduisant une pate de platre de moulage, de l'eau, de l'ecume, un accelera
teur, etc. , entre deux feuilles de papier absorbant ou le melange en se solidi
fiant forme une planche murale ferme et resistante. Ces materiaux sont utilises 
dans l'industrie du batiment. 

Le gypse brut non calcine sert a la fabrication du ciment Portland. Le 
gypse retarde I' action de la prise et regle la solidification du ciment. Le gypse 
brut, pulverise et traversant un tamis de 100 mailles ou plus, entre comme 
matiere de charge dans la fabrication de la peinture et du papier. Le gypse 
broye est utilise de fa9on restreinte comme substitut pour les salignons dans la 
fabrication du verre. Le gypse pulverise est utilise comme amendement des 
sols pour contrebalancer l'effet de l'alcali noir, ameliorer leur impermeabilite 
ou leur peu de consistance et comme engrais pour la culture des arachides et 
autres legumineuses. 

TARIFS DOUANIERS 

Tarif de Tarif de la 
preference nation la plus Tar if 
britannique favorisee general 

CANADA 
Gypse brut en franchise en franchise en franchise 
Gypse broye, non 

calcine 10% 12.5% 15% 
P lanche murale et 

latte de gypse 15% 20% 35% 
Platre de moulage et 

plAtre prepare pour 
crepi, les 100 livres en franchise llc. 12. 5c. 



ETA TS-UNIS 
Gypse brut 
Gypse broye ou calcine, 

la tonne forte 
Planche murale et 

latte de gypse 
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en franchise 

$1. 19 

12. 5% 

L' ANHYDRITE 

L'anhydrite, ou sulfate de calcium anhydre, se presente ordinairement associe 
au gypse. Les societes productrices en Nouvelle-Ecosse sont: la Fundy 
Gypsum Company Limited, a Wentworth; la Little Narrows Gypsum Company 
Limited, a Little Narrows; et pour le compte de la National Gypsum (Canada) 
Ltd., la B. A. Parsons, a Walton. La production totale en 1965 a ete d'environ 
243,000** tonnes. Expedtee presque entierement aux Etats-Unis !'anhydrite sert 
a la fabrication du ciment Portland et comme engrais pour la culture des 
arachides. Elle est employee en petites quantites a l'amendement des sols. 

Le gypse et !'anhydrite sont des sources possibles de composes du 
soufre, mais ne sont pas utilises a cette fin au Canada. En Europe, le gypse 
et !'anhydrite, grilles a haute temperature avec du coke, de la silice et de 
l'argile, forment de !'anhydride sulfureux, de !'anhydride sulfurique et, comme 
sous-produit, du ciment. Les gaz sont alors transformes en acide sulfurique. 

*Les donnees relatives a la production et au commerce de !'anhydrite ne sont 
pas fournies separement par le Bureau federal de la statistique, mais ajoutees 
a celles du gypse dans la section du present rapport consacree au gypse. 
**Ministere des Mines de la Nouvelle-Ecosse, Halifax. 
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La houille et le coke 

LA HOUILLE 

T.E. Tibbets* 

Au cours de l 'annee 1965, la production, le commerce et la consommation de houille 
au Canada ont augmente alors qu 'en meme temps les exportations ont legerement 
diminue. Des augmentations dans la production de lignite et de houille maigre ont ete 
enregistrees, tandis que la production de houille grasse a diminue. La consommation 
de houille au Canada s•est accrue grace a l'emploi d'un tonnage plus eleve dans les 
centrales thermo-electriques. Les exportations de charbon a coke de qualite superieure 
extrait des mines de l 'Ouest du Canada a destination du Japon ont eteplus importantes, 
suivant une tendance qui se manifeste sans interruption depuis 1958. Les exportations 
de houille aux Etats-Unis ont baisse sensiblement. 

La mecanisation des precedes d' extraction miniere de la houille, de son trai
tement souterrain et en surface, en particulier des menus et des fines, ainsi que les 
efforts pour en controler la qualite par 1 'echantillonnage et I 'analyse, ont tous ete aug
mentes afin de permettre a l'industrie de fournir des produits de meilleure qualite. 

Les gouvernements federal et provinciaux ont subventionne plus genereuse
ment l' industrie houillere et l' ont fa it beneficier de leurs recherches. 

PRODUCTION 

La production de houille en 1965 a connu une augmentation de 2. 4 p. 100 et a atteint 
11, 600, OOO tonnes evaluees a $75, 900, OOO. La production de houille grasse a dimi
nue de 3. 5 p. 100; celles de la houille maigre et de la lignite ont augmente de 21. 4 et 
de 3. 5 p. 100 respectivement. 

La production houillere de la Nouvelle-Ecosse a diminue de 3. 7 p. 100 et 
s'est elevee a 35. 7 p. 100 de la production totale du Canada. Dans cette province, la 
totalite de la production provient de mines souterraines; la houille grasse cokefiante 
et fortement volatile est extraite des regions de Sydney, de Cumberland et de Pictou, 
et la houille grasse non cokefiante et fortement volatile est extraite de la region 
d'Inverness. Le Nouveau-Brunswick, malgre une legere diminution, afourni 8. 6 p. 100 

*Division des combustibles et du genie minier, Direction des mines 
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REGIONS HOUILLERES ET PRINCIP ALES SOCIETES PRODUCTRICES 
(production approximative en milliers de tonnes courtes) 

NOUVELLE-ECOSSE 
1. Regions de Sydney et d'Inverness (houille grasse fortement volatile) 

Bras d'Or Coal Co. Ltd. (mine Four Star) 110 
Chestico Mining Corporation Limited 
Dominion Coal Company, Limited 
Dominion Steel and Coal Corporation, Limited, Old Sydney 

Collieries Division 
Evans Coal Mines Limited 

2. Region de Pictou (houille grasse fortement et moyennement volatile) 
Dominion Steel and Coal Corporation, Limited, Acadia Coal 

37 
2,803 

664 
49 

Company Ltd., division de la DOSCO 241 
Drummond Coal Company Limited 62 
Greenwood Coal Company, Limited 19 

3. Regions de Springhill et de Joggins (houille grasse fortement volatile) 
River Hebert Coal Company Limited 63 
Springhill Coal Mines Limited 83 
Joggins Mining Company Limited 3 

NO UV EA U-BRUNSWICK 
4. Region de Minto (houille grasse fortement volatile) 

A. W. Wasson, Limited 3 
Avon Coal Company, Limited 243 



D. W. & R.A. Mills Limited 
Dufferin Mining Limited 
Knox, Harold 
Michiels Limited 
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Miramichi Lumber Company (Limited) 
Rogers, L. T. 
Hawkes, R. 
C. H. Nichols Co. Ltd. 
Norman I. Swift, Ltd. 
V. C. McMann, Ltd. 
C.J. Hoyt Co. Ltd. 

SASKA TC HEW AN 
5. Region de la vallee de la Souris (lignite) 

Great West Coal Company, Limited 
Manitoba and Saskatchewan Coal Company Limited 
North West Coal Co. Ltd. 
Utility Coals Ltd. 

ALBERTA 
6. Regions de Brooks et de Taber (houille maigre) 

Alberta Coal Sales Limited 

Houille et coke 

289 
30 

8 
13 

231 

10 
57 
10 
42 
22 

730 
346 

16 
972 

104 
The Kleenbirn Collieries, Limited 7 

7. Regions de Drumheller, de Sheerness et de Carbon (houille maigre) 
Amalgamated Coals Ltd. 230 
Fox, Alfred 1 
Fox Coulee Coals Ltd.· 37 
Great West Coal Company, Limited 211 
Mine Halbert Coal 1 
Nottal Brothers 10 
Subway Coal Limited 18 

8. Regions de Castor, d'Ardley et de Camrose (houille maigre) 
Battle River Coal Company Limited 267 
Burnstad Coal Ltd. 15 
Camrose Collieries Ltd. 12 
Forestburg Collieries Limited 493 
Lynass, John 8 
Sissons, R. C. 24 
Stettler Coal Company Limited 8 

9. Regions d'Edmonton, de Tofield et de Pembina (houille maigre) 
Alberta Coal Limited (mines nos 419 et 1757) 944 
Black Gem Coal Company Ltd. 4 
Black Nugget Coal Ltd. 
Egg Lake Coal Company Limited 16 
Jet Construction Ltd. 17 
Ostertag, Charles 12 
Slide Hill Coal Co. Ltd. 1 
Star-Key Mines Ltd. 55 
Warburg Coal Co. Ltd. 12 
Whitemud Creek Coal Co. Ltd. 15 

95186-22 
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ALBERTA (fin) 
10. Region de Lethbridge (houille grasse fortement volatile) 

Lethbridge Collieries, Limited 6 
11. Region de Crowsnest (houille moyennement volatile) 

Coleman Collieries Limited 605 
12. Region de Cascade (houille grasse peu volatile et semi-anthracite) 

The Canmore Mines, Limited 243 
13. Region de Coalspur (houille grasse fortement volatile) 

(la production n'a pas atteint 500 tonnes dans cette region en 1965) 
COLOMBIE-BRITANNIQUE 

14. Region d'East Kootenay (Pas du Nid-de-Corbeau) (houille grasse 
moyennement volatile) 

Crows Nest Industries Limited 923 
15. Region du Nord (houille grasse moyennement et fortement volatile) 

Bulkley Valley Collieries, Limited 6 
16. Region de l'fle Vancouver (houille grasse fortement volatile) 

Comox Mining Company Limited 41 
YUKON 

17. Region de Carmacks (houille grasse fortement volatile) 
Yukon Coal Company Limited 

-----
Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent a ceux indiques sur la 

carte. 

de la production houillere globale du Canada. Sa production consistait en houille 
grasse cokefiante fortement volatile provenant principalement de mines souterraines 
et a ciel ouvert de la region de Minto, mais egalement de mines a ciel ouvert des 
regions de Chipman et de Coal Creek. Plus de 85 p. 100 de la houille du Nouveau
Brunswick ont ete extraits de mines a ciel ouvert. 

9 

L' entiere production de la Saskatchewan consiste en lignite extraite de mines 
a ciel ouvert des regions de Bienfait et d'Estevan, dans la vallee de la Souris; elle a 
constitue 17. 8 p. 100 de la production nationale en 1965. La production houillere de 
!'Alberta a atteint 29. 5 p. 100 de celle du pays et elle variait du semi-anthracite a la 
houille maigre. La majeure partie a ete tiree des mines de houille maigre dont la 
production a augmente de plus de 21 p. 100. Trente-sept de ces mines exploitees en 
1965 ont produit pres de 75 p. 100 de la houille de l' Alberta. Six mines des regions 
de Pembina, de Castor, de Drumheller, de Sheerness et de Taber ont produit plus de 
88 p. 100 de la houille maigre. La production totale de houille en Alberta a augmente 
de 14. 9 p. 100 en 1965, malgre une Iegere diminution de la production de houille 
grasse. Plus de 71 p. 100 de la -production de !'Alberta provenaient de mines a ciel 
ouvert. 

En Colombie-Britannique, la production houillere a diminue d'environ 7. 3 
p. 100 en 1965 et representait a peu pres 8. 5 p. 100 de la production totale du pays. 
Toute la production de la Colombie-Britannique consiste en houille grasse et la 
region de Corwsnest (district continental de Kootenay-Est) en a fourni 94 p. 100. Les 
mines souterraines ont fourni 79.5 p. 100 de la production totale de la province. Le 
Yukon a produit environ 8, 800 tonnes de houille extraites d'une seule mine souterraine. 
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LA HOUILLE AU CANADA 

La moyenne ponderee de rendement par jour-homme pour !'ensemble des 
houilleres du pays est passee de 0. 469 tonne a 16. 364 tonnes. Dans les mines a ciel 
ouvert, qui ont fourni 47. 9 p. 100 de la production houillere, le rendement par jour
homme a diminue de 1. 673 tonne; celui des mines souterraines a diminue de O. 284 
tonne par jour-homme. 

La houille produite au Canada en 1965 a atteint une valeur moyenne de $6. 55 
la tonne ou 28. 98 cents par million de BTU. La houille grasse, qui representait 86. 7 
p. 100 de la valeur globale, avait une valeur moyenne de $9.44 la tonne, soit une 
augmentation d'environ 66 cents la tonne par rapport a l'annee precedente; cette aug
mentation resulte en grande partie d'une hausse de $1. 02 la tonne pour la houille de la 
Nouvelle-Ecosse. La lignite a subi une diminution de valeur de 16 cents la tonne et 
les houilles maigres ont perdu 6 cents a la tonne. La houille de la Nouvelle-Ecosse 
demeure la plus chere a 41. 04 cents par million de BTU tandis que la lignite de la 
Saskatchewan, a 12. 16 cents par million de BTU, reste la source la moins coO.teuse 
d' energie tiree de la houille au Canada. 

COMMERCE 

La Nouvelle-:Ecosse a expedie environ 55. 7 p. 100 de sa production a d'autres parties 
du pays, dont 86.8 p. 100 ont ete achemines vers le Canada central. Un faible ton
nage de houille de la Nouvelle-Ecosse a ete exporte a l'fle Saint-Pierre. LeNouveau
Brunswick a expedie environ 5. 3 p. 100 de sa production au Canada central et a peu 
pres 3.1 p. 100 aux Etats-Unis. 

Plus de 39 p. 100 de la production houillere de la Saskatchewan ont ete 
expedies au Manitoba et en Ontario. L'Alberta a expedie 24 p. 100 de sa production 
houillere aux autres provinces, dont 11. 4 a la Saskatchewan et 8. 1 a la Colombie
Britannique; environ 3. 8 p. 100 ont ete achemines vers le Manitoba et O. 9 p. 100 vers 
I 'Ontario. Un tonnage considerable des houilles grasses cokefiantes, extraites dans 
la region de Crowsnest, a ete exporte au Japon OU il est employe al 'enrichissement 
des melanges japonais de houilles metallurgiques. 

A peu pres 12. 5 p. 100 de la production houillere de la Colombie-Britannique 
ont ete expedies au Manitoba et 3 p. 100 aux marches de I 'Ontario; elle a exporte 
d'autre part environ 41 p. 100 de sa production, principalement au Japon. 

95188--22~ 
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Les importations de houille ont augmente de 10. 7 p. 100. La houille grasse 
en provenance des Etats-Unis a augmente de 11. 3 p. 100; les importations d'anthra
cite, venant en majorite des Etats-Unis et en quantite moindre de la Grande-Bretagne, 
ont diminue de 3. 4 p. 100. Le tiers environ de la houille grasse importee etait de la 
houille cokefiante fortement volatile employee dans l'industrie metallurgique de 
!'Ontario et de la Nouvelle-Ecosse. 

CONSOMMATION 

La consommation de houille au Canada en 1965 a connu une augmentation de 5. 3 p. 100 
et a atteint 26, 400, OOO tonnes. Plus de 60 p. 100 de la houille consommee provenaient 
de 1 'importation. 

Une grande partie de la production houillere de la Nouvelle-Ecosse et du 
Nouveau-Brunswick est utilisee dans la region pour la production industrielle de 
vapeur (y compris celle qu'utilisent les centrales thermo-electriques), le chauffage 
des immeubles et maisons residentiels et immeubles commerciaux. L'utilisation 
individuelle la plus importante de la houille en Nouvelle-Ecosse est celle de la pro
duction d'electricite dans les centrales thermiques. Vient ensuite son emploi dans 
la production du coke metallurgique pour l'industrie de l'acier a Sydney. Un tonnage 
croissant de houille maigre de l' Alberta est employe industriellement, surtout pour 
la production d'energie electrique dans les centrales thermiques. Une grande partie 
des houilles grasses extraites des regions de Crowsnest, en Alberta et en Colombie
Britannique, est exportee a des fins metallurgiques. La lignite de la Saskatchewan 
a servi de combustible dans les centrales thermo-electriques et pour le chauffage des 
maisons ainsi que des immeubles commerciaux et industriels. 

En 1965, le tonnage de houille employe pour le chauffage des maisons et des 
immeubles commerciaux s'est eleve a environ 2, 100, OOO tonnes. La consommation 

CONSOMMATION DE HOUILLE AU CANADA SUIVANT L'USAGE 

1956 ET 1965 

Chemin de Fer ,. 

Autres usages incluent les charbons pour les soutes et les houillllres ainsi ue les d8chets 
Source: Office f4d6ral du Charbon DIVISION DES RESSOURCES MlN~RALES 
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TABLEAU 1 

Houille: production, commerce et consommation 

PRODUCTION 
Toutes cate~ories 

Nouvelle-cosse ......••• 
Nouveau-Brunswick ..... . 
Saskatchewan .......•..•• 
Alberta ••.••..•.••.••.•. 
Colombie-Britannique et 

Yukon ..•.••..•...•.••. 

1964 

Tonnes 
courtes 

4,293,130 
1,003,362 
1,994,039 
2,971,133 

1,057,659 

$ 

42,827,600 
8,454,868 
3,905,202 

11, 182, 833 

6,364,592 

Total •.....••.••.....••. 11,319,323 72,735,095 

EXPORTATIONS 
Houille S!:asse 

Japon •...•.•........••.. 984,846 9,326,401 
Saint-Pierre .•..••••..•. 3,790 47,326 
Etats-Unis ..••••.•...•.. 303,028 2,598,130 

Total .•.....•......•.... 1,291,664 11,971,857 

Briquettes 
> 
Etats-Unis .•••.•••.••..• 5,494 92,641 

IMPORTATIONS (pour 
consommation) 

Anthracite 
Etats-Unis •..•.••.••.•.. 648,260 7,895,069 
Grande-Bretagne ••.•..•. 5,578 112,674 

Total ..••.•..••.•..•..•. 653,838 8,007,743 

Houille S!:asse 
Etats-Unis ..•.••..•.•••• 14,335,276 78,232,973 

Briquettes 
Etats-Unis ••.••.•..•.•.• 7,140 231,610 

CONSOMMA TION 
Houille canadienne •.....•• 10,080,243 
Houille importee ••..•.••.. 14,987,656 

Total ••.•.••.•.•.••••..•• 25,067,899 

p: preliminaire 

1965p 

Tonnes 
courtes 

4,134,161 
996,328 

2,063,933 
3,413,928 

980,266 

11,588,616 

1,023,134 
4,825 

163,700 

1,191,659 

7,420 

626,536 
5,048 

631,584 

15,955,135 

7,934 

10,181,171 
16,593,547 

26,774,718 

$ 

45,486,833 
8,637,619 
3,715,385 

12,173,846 

5,887,443 

75,901,126 

10,613,890 
63, 011 

1,994,464 

12,671,365 

111, 063 

7,473,746 
101,727 

7,575,473 

118,248,568 

253,692 



TABLEAU 2 

Houille: production, importations, exportations et consommation, 1955-1965 

(tonnes courtes) 

Production Importations! Exportations Consommation 

Houille Houille 
canadienne2 importee3 Total 

1955 14,818,880 19,742,531 592,782 14,060,039 19,322,134 33,382,173 
1956 14,915,610 22,613,374 594,166 14, 115, 095 22, 198,049 36,313,144 
1957 13, 189, 155 19,476,249 396, 311 12,478,626 19,041,030 31,519,656 
1958 11, 687' 110 14,491,315 338,544 11, 054, 757 14,154,121 25, 208, 878 
1959 10,626,722 14, 236, 118 473,768 10,589,263 13,958,996 24,548,259 
1960 11, 011, 138 13,564,836 852,921 9,973,308 13,276,599 23,249,907 
1961 10,397,704 12,306,498 939,336 9,572,805 12,057,086 21,629,891 
1962 10,284,769 12,614,189 893,919 9,510,293 12, 377' 965 21,888,258 
1963 10,575,694 13,370,406 1,054,367 9,504,903 13, 105,686 22,610,589 
1964 11, 319, 323 14, 989, 114 1,291,664 10,080,243 14,987,656 25,067,899 
l965p 11, 588, 616 16,044,009 1,225,994 10,181,171 16,593,547 26,774,718 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lLa houille importee, designee par le BFS comme «Importee pour consommation» comprend le tonnage enregistre aux 
douanes, droits payes. Avant 1962, «Importations au pays» designait les quantites entrees au pays avant leur enre
gistrement aux douanes. 2Total de la houille vendue par les houilleres canadiennes, consommee par elles, fournie aux 
employes ou utilisee dans la fabrication du coke et des briquettes, moins la quantite exportee. 3Deduction faite de la 
houille etrangere reexportee du Canada et de la houille grasse retiree des entrep6ts et destinee aux soutes des navires. 
11 n'est pas tenu compte des briquettes importees. 
p: preliminaire 

c..:> 
N> 
N> 
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TABLEAU 3 

Production houillere, par cater:.orie et par province ou territoire 

1964 

Houille grasse* 
Nouvelle-Ecosse ......... . 
Nouveau-Brunswick ....... . 
Alberta .................. . 
Colombie-Britannique et 

Yukon .................. . 

Total ................... . 

Houille maigre* 
Alberta .................. . 

Lignite* 
Saskatchewan ............ . 

Toutes les categories 

Tonnes 
courtes 

4,293,130 
1,003,362 

866,221 

1,057,659 

7,220,372 

2,104,912 

1,994,039 

Total, Canada ............ 11,319,323 

Source: Bureau federal de la statistique. 

$ 

42,827,589 
8,454,869 
5,751,602 

6,364,592 

63,398,652 

5,431,231 

3,905,202 

72,735,085 

1965p 

Tonnes 
courtes 

4, 134, 161 
996, 328 
859,176 

980,266 

6,969,931 

2,554,752 

2,063,933 

11, 588, 616 

$ 

45,486,833 
8,637,619 
5,771,661 

5,887,443 

65,783,556 

E,402,185 

3, 715, 385 

75, ::101, 126 

*Les houilles sont classees par !'American Society for Testing Materials selon les 
normes de l'ASTM concernant la houille et le coke, Classification of Coals by Rank 
(Designation ASTM: D-388-64T). 
p: preliminaire 

industrielle de houille, y compris celle utilisee dans les centrales thermo-electriques, 
a augmente de 15. 5 p. 100. La proportion de la houille canadienne utilisee dans 
l'industrie-a ete d'environ 46.4 p. 100, le reste etant constitue surtout de houille 
grasse americaine. Le tonnage de houille utilise dans les centrales thermo
electriques en 1965 a ete evalue a 7, 700, OOO tonnes, soit pres de 29 p. 100 de la con
sommation totale du Canada. 

L'emploi de la houille pour la production de coke qui a atteint 5, 900, OOO 
tonnes a connu une Iegere augmentation. Cette augmentation de consommation a ete 
comblee par de la houille importee. La houille canadienne dans cette utilisation a 
diminue d'environ 20 p. 100 en raison surtout de la substitution de la houille cana
dienne a celle provenant de l' importation dans les acieries de Sydney. 

BRIQUETTES 

On a constate une augmentation de 45. 6 p. 100 dans la production des briquettes de 
lignite et une diminution de 3. 6 p. 100 dans celle des briquettes de houille grasse. La 
consommation apparente des briquettes a depasse d'environ 11.4 p. 100 celle de 
l' annee precedente. 
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TABLEAU 4 

Production houillere selon le mode d'extraction et 
le rendement moyen par jour-homme, 1965 

(tonnes courtes) 

Production 
Rendement moyen par 

jour-homme(p) 

Mines Mines a Mines Mines a 
souterraines ciel ouvert souterraines ciel ouvert 

Nouvelle-Ecosse 4,134,161 2.640 
Nouveau-Brunswick 143,240 853,088 1. 881 5.625 
Saskatchewan 2,063,933 43. 784 
Alberta 977, 164 2,436,764 4.870 27.482 
C olombie-Bri tannique 772, 118 199,347 6.284 33.487 
Yukon 8,801 3.696 

Canada l965p 6,035,484 5, 553, 132 3.451* 30.399* 
1964 6,462,313 4, 857, 100 3.735* 32.072* 

Total, pour toutes les mines l965p 11, 588, 616 16.364* 
1964 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Moyenne ponderee. 
p: preliminalre -: neant 

11, 319, 323 

TABLEAU 5 

15. 895* 

Valeur moyenne comparative des houilles canadiennes en l965p 

Nouvelle-Ecosse, houille grasse ....... . 
Nouveau-Brunswick, houille grasse .... . 
Saskatchewan, lignite ................. . 
Alberta 

houille grasse ..................... . 
houille maigre ..................•.. 

Colombie-Britannique, houille grasse .. . 
Yukon, houille grasse ................ . 

Total 
Houille grasse 
Houille maigre 
Lignite ............................. . 

Moyenne, Canada ..................... . 

Nombre 
moyen de 

BTU 
par livre* 

13,400 
12,000 

7,400 

13,700 
8,900 

13,700 
11,900 

13,300 
8,900 
7, 400 

11, 300 

Valeur Valeur moyenne 
moyenne par par million de 

tonne courte** BTU 
$ (cents) 

11. 00 41. 04 
8.67 36.13 
1. 80 12.16 

6.72 24.53 
2.52 14.16 
5.97 21.79 
9.73 40.88 

9.44 35.49 
2.52 14.16 
1. 80 12.16 

6.55 28.98 

*Division des combustibles et du genie minier, ministere des Mines et des Releves 
techniques, Commercial coal surveys reports of analyses. **Bureau federal de la 
statistique. 
p: preliminaire 
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TABLEAU 6 

Envois interprovinciaux de houille en 1965 
(tonnes courtes) 

Province d'origine 

Destination 

Terre-Neuve ........... . 
fie-du-Prince-Edouard .. . 
Nouvelle-Ecosse ........ . 

N.-E. 

67,002 
26,160 

Nouveau-Brunswick...... 210, 034 
Quebec . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 339, 833 
Ontario................. 659, 867 
Manitoba ............... . 
Saskatchewan ........... . 
Alberta ................ . 
Colombie-Britannique et 

Yukon ................ . 

Total................... 2, 302, 896 

Source: Bureau federal de la statistique. 
-: neant 

N.-B. 

1,017 

49,021 
3,694 

53,732 

TABLEAU 7 

Sask. 

178,830 
628,814 

807,644 

Houille exportee en 1965 
(tonnes courtes) 

Alberta 

85 
31,733 

130,861 
388,796 

276,361 

827,836 

Exportation directe des mines par province 

Destination N.-E. N.-B. 

Norvege ....... 
Saint-Pierre ... 4,751 
Etats-Unis ..... 30,456 
Japon ......... 

Total ......... 4,751 30,456 

Source: Bureau federal de la statistique. 
-: neant 

Sask. 

7,234 

7,234 

SUBVENTIONS 

Alberta C.-B. 

14,123 998 
614,801 402,691 

628,924 403,689 

C.-B. 

29,717 
122,415 

482 
191 

152, 805 

Toutes les 
provinces 

4,751 
52, 811 

1,017,492 

1,075,054 

Les subventions du gouvernement federal accordees par l' entremise de l' Office federal 
du charbon, pour le transport de la houille aux marches, ont augmente de 9 millions 
et demi de dollars en 1965. Des subventions de 3 millions de dollars environ ont 
servi a !'exportation de plus d'un million de tonnes de houille de la region de 
Crowsnest, en Alberta et en Colombie-Britannique. Les subventions en vertu de la 
Loi de 1958 sur la mise en valeur de l'energie dans les provinces de l'Atlantique se 
sont elevees a pres de 2 millions et demi de dollars en 1965. 
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TABLEAU 8 

Importations de houille pour la consommation, 1964-1965 
(tonnes courtes) 

Pays d' origine 

Etats-Unis ........... 1965p 
1964 

Grande-Bretagne ..... 1965p 
1964 

Total. ............... 1965p 
1964 

Valeur ............... 1965p 
1964 

Anthracite 

626,536 
648,260 

5,048 
5,578 

631,584 
653,838 

$7,575,473 
8,007,743 

Houille grasse* 

15,955,135 
14,335,276 

15,955,135 
14,335,276 

$118, 248, 568 
78,232,973 

Source: Bureau federal de la statistique, «Commerce du Canada». 

Total 

16,581,671 
14, 983, 536 

5,048 
5,578 

16,586,719 
14, 989, 114 

$125,824,041 
86, 240, 716 

*Y compris les fines, la houille non mentionnee ailleurs et celle retiree des entre
p0ts et destinee aux soutes des navires. 
p: preliminaire -: neant 

TABLEAU 9 

Briquettes: production et consommation 

(tonnes courtes) 

PRODUCTION 
Saskatchewan ................................ . 
Alberta* et Colombie-Britannique ............. . 

Total, Canada ............................... . 

CONSOMMATION 

1964 

21,683 
38,230 

59,913 

Briquettes disponibles pour la consommation** , • 61, 559 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1965p 

31,562 
36,854 

68,416 

68,596 

*La production de l'Alberta ne comprend pas 19, 971 tonnes de charbon de bois 
produites en 1964, ni 38, 804 tonnes produites en 1965. (Ces briquettes carbonisees 
sont maintenant appelees «coke» au lieu de «charbon de bois».) **Production (a 
!'exclusion du charbon de bois) plus les importations au pays, moins les exportations. 
p: preliminaire 
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TABLEAU 10 

Consommation de houille canadienne et importee, 1955-1965 

Canadienne Importee Total 

Tonnes % de la To!Ules % de la Tonnes 
courtes* consommation courtes** consommation courtes 

1955 14,060,039 42. 1 19, 322, 134 57.9 33,382,173 
1956 14, 115, 095 38.9 22,198,049 61. l 36,313, 144 
1957 12,478,626 39.6 19,041,030 60.4 31,519,656 
1958 11,054,757 43.9 14,154,121 56.l 25,208,878 
1959 10, 589, 263 43.l 13,958,996 56.9 24,548,259 
1960 9,973,308 42.9 13,276,599 57.l 23,249,907 
1961 9,572,805 44.3 12,057,086 55.7 21,629,891 
1962 9,510,293 43.4 12,377,965 56.6 21,888,258 
1963 9,504,903 42.0 13,105,686 58.0 22,610,589 
1964 10,080,243 40.2 14, 987, 656 59.8 25,067,899 
1965p 10,181,171 38.0 16,593,547 62.0 26,774,718 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Total de la houille vendue par les houilleres canadiennes, consommee par elles, 
fournie aux employes ou utilisee dans la fabrication du coke et des briquettes, moins 
la quantite exportee. **Deduction faite de la houille etrangere reexportee du Canada 
et de la houille grasse retiree des entrepots et destinee aux soutes des navires. 11 
n' est pas tenu compte des briquettes importees. 
p: preliminaire 

TABLEAU 11 

Consommation de houille par principaux usages 
(tonnes courtes) 

Chauffage des habitations et des immeubles 
Houille canadienne 

Grasse ......................•.............. 
Maigre .............•....................... 
Lignite .............................•....... 

Total ..............•.........•.............. 

Houille importee 
Anthracite ................................. . 
Grasse •...•.......................•........ 

Total ..•................................•... 

Houille non specifiee ..............•........... 

Total, tous genres ..............•.....•....... 

1964 

435,063 
399, 077 
277,808 

1, 111,948 

331,797 
1,092,602 

1,424,399 

114, 491 

2,650,838 

1965p 

419,692 
349,960 
159,649 

929,301 

203,877 
893,591 

1,097,468 

35,417 

2,062,186 



Tableau 11 (fin) 

Usages industriels* 
Houille canadienne 

328 

Grasse ..................................... . 
Maigre ..................................... . 
Lignite ..................................... . 

Total ....................................... . 

Houille importee 

1964 

4,208,791 
1,224,461 
1,499,177 

6,932,429 

1965p 

4,046,202 
1,514,187 
1,635,685 

7,196,074 

Anthracite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250, 115 298, 008 
Grasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 653, 419 8, 029, 900 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 903, 534 8, 327, 908 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Total, tous genres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 835, 963 15,523,982 

Coke faction 
Houille canadienne 

Grasse ..•....•.......•..•................... 
Houille importee 

Grasse ..................................... . 

Total .......•....•..................•.......•. 

Source: Bureau federal de la statistique. 

~~~~~~~~~~~~~~ 

654,085 523,516 

5,212,743 5,379,343 

5,866,828 5,902,859 

*Ne comprend pas les entreprises utilisant moins de 500 tonnes de houille annuelle
ment, ni la houille employee pour la cokefaction. 
p: preliminaire 

TABLEAU 12 

Houille utilisee dans les centrales thermo-electriques, par province 
(en milliers de tonnes courtes) 

Nouvelle-Ecosse ......................... . 
Nouveau-Brunswick ......•............... 
Ontario ................................ . 
Manitoba ............................... . 
Saskatchewan ........................... . 
Alberta ................................ . 

Total, Canada .......................... . 

Source: Office federal du charbon. 
p: preliminaire 

1964 

589 
245 

3,080 
149 

1,109 
1,093 

6,265 

1965p 

700 
368 

3,934 
192 

1,195 
1, 311 

7,700 
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TABLEAU 13 

Houille transportee a l'aide de subventions 
(tonnes courtes) 

Origine 

Nouvelle-Ecosse ......................• 
Nouveau-Brunswick .....•.......•...... 
Saskatchewan ......................... . 
Alberta et Colombie-Britannique ...•..... 

Total .........................•...•.•. 

Valeur des subventions ................ . 

Source: Office federal du charbon. 

1964 

2,336,571 
407,120 
128,215 

1,052,526 

3,924,432 

$17,194,381 

Houille et coke 

1965 

3,465,093 
582,192 
176,224 

1,125,317 

5,348,826 

$26,669,551 
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LE COKE 

J.C. BOTHAM* 

Des 26,800,000 tonnes de houille consommees au Canada en 1965, environ 5,900,000 
tonnes ont ete carbonisees pour la fabrication du coke. Employe principalement dans 
la production du fer de premiere fusion, ce coke a servi egalement en plus faible s quan
tites a la recuperation de metaux commune en fonderie' ainsi que dans l 'industrie 
chimique et le chauffage domestique. 

Le coke a sous-produits au Canada est fabrique surtout dans cinq usines, 
dans des batteries de fours reguliers a fente; les usines en activite ont une capacite 
annuelle d 'alimentation en charbon variant de 600, OOO a deux millions de tonnes. A 
I 'exception d 'une usine a fours construite a 1 'origine pour la production de coke des
tine a des fins domestiques, la totalite des cokeries appartient aux acieries et est 
exploitee par elles. A part les fours pour coke a sous-produits, de type classique a 
fente, le Canada a une usine de carbonisation Curran-Knowles situee aux houilleres 
de la Crows Nest Industries Limited, a Michel (C.-B.). Environ 95 p. 100 de la 
houille utilisee a la fabrication du coke sont traites aux six usines precitees. 

Une tendance se precise, en Amerique du Nord, dans le retour aux fours 
sans recuperation, dont les fours Mitchell et Mitchell modifies sont les plus employee 
actuellement. Leur vogue croissante decoule surtout du fait que l 'industrie petrolo
chimique a envahi le marche du coke a sous-produits. D'autres motifs favorisent 
leur emploi, notamment leur prix d'achat inferieur et leurs frais d'exploitation moins 
eleves que ceux des anciens fours en nid d 'abeilles, par suite d 'une amelioration dans 
les precedes de manutention de la houille et du coke; enlin, la facilite avec laquelle 
on peut les arreter au besoin. On a construit trois fours Mitchell dans la region du 
Nid-de-Corbeau, en Colombie-Britannique, a des fins experimentales, en vue d 'explorer 
le marche du coke de fonderie dans 1 '0uest du Canada et des Etats-Unis. 

Dans la region de Cascade, en Alberta, une cornue a carbonisation commen-
9ait a fonctionner a une echelle commerciale au debut de 1963. On y produit du coke 
en carbonisant des briquettes de houille faiblement volatile et de houille semi
anthracite; on peut egalement produire du coke moule. Le produit est utilise surtout 
dans le procede de fusion electrique employe pour I •extraction du phosphore elemen
taire. On envisage cependant des marches autres que ceux de l'industrie chimique, 
surtout dans les domaines de la metallurgie. 

*Division des combustibles et du genie minier, Direction des mines 



Genre 
Cokerie Batterie de fours 

Algoma Steel Corpora- no 6 Koppers-
tlon, Limited, Tbe Becker 
Sault-Ste-Marie (Ont.). Under jet 

n° 5 Koppers-
Becker 
Under jet 

n° 2 Wllputte 
gun flue 

nO 7 Wllputte 
Under jet 

Steel Company of Canada, n° 5 Wllputte 
Limited, Tbe, Under jet 
Hamilton (Ont.) 

nO 3 Wllputte 
Under jet 

nO 4 Wilputte 
Underjet 

TABLEAU 1 

Usines canad.Jennes avec fours ordina1res 8. fente, pour coke B. sous-produits 

Nombre A.nnee de Soue-produits Capacite 
de fours construction recuperes de l'usf.ne 

57 1953 Gouclron, sulfate 4 batteries de 
d 'ammoniaque, py- 253 fours d 'une 
rid.Jne, benzol, capacite theo-
tolu0ne, xyiene, rique annuelle 
naphte eolvant, de 2,100,000 
naphtalene , huile tonnes de 

86 1943 Mgere, gaz. charbon. 

53 1938 

57 1958 

47 1953 Goudron, sulfate 3 batteries de 
d 'ammoniaque, 191 fours d 'une 
naphta1ene, pyri- capacite theo-

61 1947 dine, benzol, rique annuelle 
toluene, xyiene, de 1,470,000 
naphte eolvant, tonnes de 

83 1952 phffilolate de soude, charbon. 
gaz. 

Emploi du coke 

Hauts-fourneaux: 3 1/2" sur 3/4"i industries des 
metaux commune: 3/411 sur 3/8" et 3/8" sur 3/16"; 
frittage: 3/16" sur O". 

Hauts-fourneaux: plus de 5/8"; chauffage domes-
tique: 5/8" sur 5/16"i frittage: moiD.s de 5/16". 
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Tableau 1 (fin) 

Genre Nombre Ann~e de Sous-produits Capaci~ 

Coke rte Batterie de fours de fours construction recu~res de 11 usine Emploi du coke 

Domln!on Foundries nO 1 Koppers- 25 1956 Goudron, huile 3 batterle s de Hauts-fourneau.x: plus de 3/411
; frittage: l/811 

and Steel, Limited, Becker Iegere, gaz. 105 fours d 'une sur 0 11
; autree usages: 3/4" sur 1/8". 

Hamilton (Ont.) Gun type capaclte tMo-
Comb. riqu.e annuelle 

de 930,000 
n° 2 Koppers- 35 1951 tonnes de 

Becker cbarbon. 
Gun type 
Comb. 

nO 3 Koppers- 45 1958 
Becker 
Gun type c:.:> 
Comb. c:.:> 

"" 
Dominion Steel and Coal nO 5 Koppers- 53 1949 Goudron, hulle 2 batteries de Hauts-fourneaux: 3 1/2 11 sur 1 1/211 , 2 1/2 11 sur 

Corporation, Llmited, Becker brute, gaz. 114 fours d 'une 1 1/211 i cbauffage domestique: 2 1/211 sur 1 1/2", 
Sydney Works, Under jet capacite theo- 11/211 sur 7/8", 7/8 11 sur 1/411

; frittage: 1/411 sur 0". 
Sydney (N. -E. ) rique annuelle 

nO 6 Koppers- 61 1953 de 900, OOO 
Becker tonnes de 
Under jet charbon. 

Corporation de Ga.z Natural n° 1 Koppers- 59 1928 Goudron, sulfate 2 batteries de :· Coke de fonderie, chauffage domestique, industrie 
du Quebec, Vllle LaSalle Becker d 'ammoniaque, huile 74 fours d 'une chimique' hauts-fourneau.x, industrie dee metau.x 
(Quebec) Ieg0re, gaz. capacite theo- communs, production de laine mtnerale. 

rique annuelle 
de 626,300 
tonnes de 
cbarbon. 



TABLEAU 2 

Autres ueinee de carboniaation au Canada 

Capactte en 
charbon de 

Genre Nombre Annre do chaque four Soue-produits 

Coker:le de four de fours construction (tonnes/jour) r~cuperes 

Husky-Dominion Br!quets* Cornue de 2 1925 150-176 Creosote, gou-
Blenfalt (Sask.) carbonisation dron de I Ignite, 

I.urgl bra! de lignite. 

Shawinigan Chemicals Four auto- 8 1939 70 Gaz de qualitli 
Ll.mited, Shawinigan chargeur i inflirieure. 
(Qu~bec) grille mobile 

Can.more Mines, Cornue I 1963 100 Goudron brut, 
Limited, The, verticale gaz. 
Canmore (Alb.) 

Crows Nest Industries Mitchell 3 1963 7 Aucun. 
Limited*"', Fernie 
(C.-B.) 

Curran- 10 1939 5.5 Goudron brut, 
Knowles gaz. 

JO 1943 5.5 

16 1949 7.5 

16 1952 7.6 

I.ethbridge Collieries, Four i 1 1964 150 Aucun. 
Limited, Letbbrldge foyer 
(Alb.) rotatif 

•Auparavant Dominion Briquettes & Chemicals Ltd. *"'Auparavant The Crow's Nest Pass Coal Company, Llmited. 

Capactte 
de l 'usine 

2 fours d 'une capacite 
theorique annuelle de 
110,000 tonnes de 
charbon. 

8 fours d 'une capacite 
thliorique annuelle de 
200,000 tonnes de 
cha.rbon. 

1 four d 'tme capacite 
theortque annuelle de 
30, OOO tonnes de 
charbon agglom~re. 

Les 3 fours servent 
surtout 8. evaluer le 
marche du coke de 
fonderie, 

4 batteries de 52 
fours Curran-Knowles 
d 'une capactte tbeor!que 
annuelle de 243, OOO 
tonnes de charbon. 

1 four d 'une capacite 
theorique annuelle de 
50, OOO tonnes de 
charbon. 

Emploi des produits 

Cbauffage domestlque: 31,500 tonnes; 
charbon art!ficiel et autres: 1,400 tonnes. 

Fabrication du carbure de calcium da.ns 
les fours eiectrtques. 

Industries ch!miques. 

Le marche du coke de fonderie. 

Industries des metaux commune: 711 sur 3"; 
industries du sucre de betterave: 7 11 sur 3"; 
reduction du fer au four electrtque: 7" sur 
311

, 3" sur 111
; frittage: moins de 1/411

• 

Reduction du fer au four eiectrtque; 
frittage. 
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PRODUCTION* 
Coke de houille 

Ontario .•.....•..•.. 
Autres provinces .•.. 

Total .............•. 

Coke de brai. ........• 
Coke de petrole** ..... 

Total ..........•..... 

IMPORTATIONS 
(tous genres) 

Etats-Unis .......... . 
Grande-Bretagne ...•. 

Total ...•........•... 

EXPORTATIONS 
(tous genres) 

Etats-Unis .......... . 
Grande-Bretagne .•.... 
Autres pays. .......••. 

Total .•.............. 

334 

TABLEAU 3 

Coke: production et commerce 

Tonnes 
courtes 

3,495,554 
847,438 

4,342,992 

206,815 

4,549,807 

756,349 
21 

756,370 

101,243 
5,918 

13,579 

120,740 

1964 

$ 

13, 193, 774 
791 

13,194,565 

1,338,158 
228,446 
128,544 

1,695,148 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Tonnes 
courtes 

3,527,224 
841,561 

4,368,785 

239, 738e 

4,608,523 

982,952 

982,952 

86,596 
2,022 

14 

88,632 

1965p 

$ 

18,115,167 

18,115,167 

1,228,633 
78,165 

342 

1,307,140 

*La valeur de la production de coke et son prlx de vente ne sont pas disponibles. 
Presque tout le coke est produit par l 'industrie du fer et de l 'acier de premiere 
fusion et utilise sur place. **Y compris certaines quantites de carbone catalytique. 
p: preliminaire e: estimatif -: neant 

Parmi les procedes de carbonisation autres que les classiques se placent les 
cornues Lurgi qui carbonisent et agglomerent en briquettes une lignite de la Saskat
chewan, donnant un produit a haute teneur en carbone utilise au chauffage domestique 
et dans les fours a barbecue. La Shawinigan Chemicals Limited, a Shawinigan (Quebec), 
exploite une cokerie munie d 'un fourneau a chargeur automatique d 'un caractere dis
tinctif. 



TABLEAU 4 

Coke: production et commerce, 1955-1965 
(tonnes courtes) 

Production Importations 

Coke de Coke de Coke de Coke de Coke de 
houille brai petrole Total houille petrole 

1955 4,028,928 3,029 269,899 4,301,856 354,702 405,912 
1956 4,320,616 8,089 270,905 4,599,610 500,489 442,850 
1957 4,117,623 5,395 273,296 4, 396, 314 650,540 426,849 
1958 3,474,985 8,155 462,797 3,945,937 305, 330 300,366 
1959 4,094,882 3,463 529,580 4,627,925 382,683 314,732 
1960 3,872,802 3,414 534,979 4,411,195 297,707 403,391 
1961 3,899,545 4,466 964,494 4,868,505 288,815 365,744 
1962 4,021,774 1,899 201,985 4,225,658 247,304 338,068 
1963 4,280,797 - 199,636 4,480,433 234,610 369, 037 
1964 4,342,982 - 206,815 4,549,797 315,763 440,607 
1965p 4,368,791 - 239,738 4,608,529 569,905 413,047 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire -: neant 

Exportations 

Total 

760,614 171,748 
943,339 159,667 

1,077,389 158,298 
605,696 145,202 
697,415 176,020 
701,098 161,190 
654,559 226,703 
585,372 157 ,882 
603,647 154,332 
756,370 120,740 
982,952 88,632 
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CONSOMMATION CANADIENNE DE COKE, SELON l'USAGE, 1956 ET 1965 

1956 

{I) Lo consommolion induslrie//e comprend les londeries de ler, les londeries 

el 11Sines d'offinoge des meloux non ferreux,les produils des minfircux non milolliques el oulres. 

En 1965, la Lethbridge Collieries, Limited a exploite sans interruption son 
four de carbonisation a sole rotative de 26 pieds' fournissant ainsi le produit employe 
pour la fusion de la fonte en gueuses. D'autres travaux d'essais pour ameliorer les 
fines sont en voie d 'execution. 

Au Canada, le coke de petrole est utilise surtout dans la fabrication d 'elec
trodes pour l 'industrie de I 'aluminium; le coke de brain 'est tire que de l 'excedent du 
brai de goudron de houille non utilise a d 'autres fins industrielles que celle de la 
fabrication d 'electrodes et de briquettes. 

Pendant nombre d 'annees, des usines munies de cornues a gaz ont produit 
au Canada du gaz et du coke a usage menager pour le chauffage par convection et 
autres fins domestiques et commerciales. Pratiquement ces usines n 'existent plus 
actuellement,les marches etant amplement pourvus de gaz nature!, de gaz de petrole 
liquefie et de mazout. 

Au cours des dernieres annees, le coke metallurgique a ete affecte ad 'autres 
usages par suite de modifications dans les methodes de fabrication de fonte en gueuses 
et d 'acier. L'usage croissant de minerais agglomeres dans les hauts-fourneaux a eu 
pour resultat une augmentation de la demande de coke fin et de poussiers de coke. 
Cette utilisation a permis de rendre possible une extension plus grande que prevue de 
la preparation de coke de grosseur appropriee pour les hauts-fourneaux. 
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L'indium 

D. B. FRASER* 

L' indium se trouve en faibles quantites dans certains minerais de zinc, de plomb, 
d'etain, de tungstene et de fer. Associe habituellement a la sphaierite, minerai 
de zinc le plus abondant, il se concentre dans les laitiers et residus provenant 
de la fonte du zinc et du plomb. La production commerciale du metal n'est 
faite que dans quelques grandes fonderies mondiales. 

Aucune donnee statistique n'a ete publiee sur la production de l'indium. 
Le Canada et les Etats-Unis comptent chacun un producteur de ce metal. De 
l'indium est egalement produit en Allemagne occidentale, en Belgique, auJapon, 
au Perou et en Russie. La Cominco Ltee, l'un des plus grands fournisseurs 
d'indium au monde, produit ce metal a son usine de Trail (C. -B.), OU elle 
reduit le plomb et le zinc. 

PRODUCTION 

De l' indium a ete recupere pour la premiere fois a Trail en 1941, toutefois, la 
presence d'indium avait ete constatee depuis plusieurs annees dans les minerais 
de plomb-zinc-argent de la mine Sullivan de la Cominco a Kimberley (C. -B.). 
L'annee suivante 437 onces etaient recuperees par des procedes de laboratoire. 
Apres plusieurs annees d'intenses recherches et de preparation, la production 
a l'echelle commerciale a commence en 1952. Actuellement, la production 
annuelle a Trail atteint un million d'onces troy, soit environ 35 tonnes. 

L' indium entre dans les ateliers metallurgiques de Trail avec les con
centres de zinc. Lors du traitement electrolytique du zinc, l' indium demeure 
dans le calcine de zinc pendant le grillage et dans les residus insolubles lors du 
lessivage. Le residu est ensuite envoye au four a plomb afin d'y recuperer le 
plomb et le zinc residue!. Pendant la fusion, l'indium se partage en proportions 
a peu pres egales entre les lingots et le laitier. Lors de la reduction du laitier, 
il est recupere avec le zinc et le plomb. Cette matiere, lessivee ensuite pour 

*Division des ressources minerales 
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recuperer le zinc conserve l'indium dans le residu, lequel est repasse au four 
aplomb. L'indium est recupere du lingot de plomb lors de l'ecumage de la 
crasse. Les crasses sont traitees de nouveau afin d' y recouvrer la matte de 
cuivre et de plomb. Ce procede donne un laitier qui renferme du plomb et de 
l'etain et environ 2. 5 a 3 p. 100 d'indium. 

Le laitier provenant du traitement des crasses est reduit electrother
miquement et forme un lingot renfermant du plomb, de l'etain, de l'indium et 
de l'antimoine qui, soumis a l'electrolyse, donne une boue anodique a fort pour
centage d'indium (20 a 25 p. 100). La boue anodique traitee chimiquement 
produit de l' indium metal brut a 99 p. 100 qui passe ensuite a l' affinage par 
electrolyse pour obtenir de l'indium de qualite reguliere a 99. 97 p. 100, OU de 
haute qualite (environ 99. 999 et 99. 9999 p. 100). Le metal est coule en lingots 
dont le poids varie entre 10 onces et 10 kilogrammes. L'industrie produit aussi 
divers alliages et composes chimiques d'indium et uncertain nombre de pro
duits ouvres comme des disques, des fils, du ruban, des feuilles minces ou 
epaisses, de la poudre et des boulettes spMriques. 

PROPRIETES ET USAGES 

L'indium est un metal blanc argent ayant l'aspect de l'etain ou du platine; du 
point de vue chimique et physique, i1 est plus pres de l'etain que de tout autre 
metal. Extremement mou il possecte un point de fusion peu eleve ainsi qu'un 
long palier a l'etat liquide. 11 se raye facilement avec l'ongle et adhere a 
d'autres metaux par simple frottement a la main. Son point de fusion est a 156°C. 
Comme avec l'etain, une tige d'indium pliee brusquement emet un son aigu. Le 
poids atomique de l'indium est 114. 8; sa densite de 7. 31 a la temperature am
biante est sensiblement la meme que celle du fer. 

L'indium s'allie a l'argent, a l'or, au platine et a plusieurs metaux 
communs dont il ameliore le rendement dans certains usages speciaux. Son 
principal usage, qui constitue toujours un deboucM important, a ete son emploi 
dans les alliages argent-plomb pour coussinets a haute vitesse. L'addition 
d'indium qui augmente la force, l'humidification et la resistance a la corrosion 
de la surface des coussinets permet de les utiliser dans les moteurs d'avions, 
les moteurs diesels et plusieurs types de moteurs d'automobiles. L'indium a 
teneur de 99. 97 p. 100 suffit aces fins. L'indium entre aussi dans les alliages 
a bas point de fusion contenant du bismuth, du plomb, de l'etain et du cadmium 
ainsi que dans les alliages a teneur presque egale en etain et en indium servant 
au scellement du verre; ses proprietes le font rechercher dans certains alliages 
a souder devant resister aux effets de la corrosion alcaline et dans les alliages 
a base d'or utilises en prothese dentaire. 

Un nouvel emploi de l'indium, probablement le plus repandu actuel
lement, le fait entrer dans la composition de divers dispositifs semi-conducteurs. 
Ses qualites font que dans cet emploi, 11indium tres pur allie sous forme de ron
delles ou de spherules de chaque cOte d'une «gaufrette »de germanium, modifie 
les proprietes de ce metal. L'indium convient tout particulierement dans cette 
application car il s'allie facilement au germanium a de basses temperatures et, 
metal mou, il ne cause pas de tension dans l'alliage en se contractant. 
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L'indium, decouvert en 1863, n'a trouve un usage commercial que 
depuis un quart de siecle; la recherche de nouvelles utilisations de ce metal et de 
ses composes relativement nouveaux se poursuit. Actuellement ils entrent dans 
la composition des semi-conducteurs intermetalliques, des contacts electriques, 
des resistances, des thermistances et des photoconducteurs. L'indium peut 
etre utilise comme indicateur dans les piles atomiques, car il est facile de le 
rendre artificiellement radio-actifal'aidedeneutrons de faible energie. On a 
constate que les composes d'indium ajoutes aux lubrifiants augmentent la resis
tance a la corrosion. L'indium est utilise dans certains accumulateurs Iegers 
de tres petits formats. 

COMMERCE ET CONSOMMATION 

Aucune statistique sur !'exportation, !'importation et la consommation cana
diennes d'indium n'est publiee. Une forte proportion de la productioncanadienne 
est exportee aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, neanmoins, de petites 
quantites sont expediees a un certain nombre de pays europeens. 

PRIX 

D'apres l'E & MJ Metal and Mineral Markets, les prix, de l'indium a 99. 97 
p. 100 l' once troy' etaient les suivants; 

A partir du 1er octobre 1964 
Barres de 30 a 90 onces 
Lingots 

de 100 onces 
de 10, OOO onces et plus 

A partir du 3 mai 1965 
Barres de 30 a 90 onces 
Lingots 

de 100 onces 
de 10, OOO onces et plus 

A partir du 5 octobre 1965 
Barres de 30 a 90 onces 
Lingots 

de 100 onces 
de 10, OOO onces et plus 

$2.40 

1. 95 
1. 65 

2.55 

2.10 
1. 80 

2.75 

2.30 
2.00 



340 

Les mineraux lithiniferes 

J.E. REEVES* 

La Quebec Lithium Corporation a continue la production de spodumene concen
tre; elle utilise ce mineral dans la fabrication de carbonate de lithium et d'hy
droxyde de lithium monohydrate. Les expeditions de ces produits chimiques, 
effectuees au cours de 1965, s'elevant a plus d'un million de livres de lithine 
(Li20), d'une valeur superieure a $1, 100, OOO, ont egale celles de 1964. La 
societe a pris des dispositions en vue de la production de chlorure de lithium. 

La majeure partie du carbonate de lithium est exportee vers les Etats
Unis et les marches europeens, pour la fabrication des frittes de porcelaine 
emaillee. Le Bureau of Mines des Eta.ts-Unis signale, qu'en 1964, les impor
tations de carbonate de lithium canadien se sont elevees a 1, 264, OOO livres, 
evaluees a $564,260 (E. -U.), soit une moyenne d'environ 44 1/2 cents la livre. 
Une quantite equivalente a probablement ete exportee aux Etats-Unis en 1965. 

Le Canada importe plusieurs produits chimiques au lithium, principa
lement de l'hydroxyde de lithium monohydrate et du bromure de lithium. 

L'usage ~ans cesse croissant des produits derives du lithium, les 
progres realises par la technologie, et l'ouverture de nouveaux marches com
merciaux permettent d'entrevoir une longue expansion. A court terme, la ca
pacite de production demeurera en general bien superieure a la demande. 

VENUES AU CANADA 

Quebec 
La propriete de la Quebec Lithium Corporation, dans le canton de 

Lacorne, au nord de Val-d'Or, renferme unimportant reseau de dykes paral
Ieles de pegmatite contenant de grosses quantites de minerai de spodumene. Les 
reserves indiquees, d'une teneur moyenne de l, 15 p. 100 en Li20, atteignent 
plus de 20 millions de tonnes dans la region situee pres du puits. 

Des pegmatites a lithium se trouvent en d'autres endroits du canton de 
Lacorne, ainsi que dans les cantons voisins de Figuery et de Landrienne. Elles 
sont associ8es a une grande masse de roches intrusives granitiques, connue 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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sous le nom de batholite de Lacorne. Le spodumene est le principal mineral a 
lithium dans cette region, avec toutefois de petites quantites de lepidolite et de 
lithiophilite. 

Des chercheurs ont trouve en plusieurs endroits au nord et a l'ouest 
de Chibougamau, des pegmatites a forte teneur en spodumene. 

Manitoba 
De nombreux grtes de pegmatite a lithium se rencontrent dans la region 

riviere Winnipeg-lac Cat, dans la partie sud-est de la province. La plus impor
tante de ces venues est celle de la Chemalloy Minerals Limited, sur la rive 
nord du lac Bernie. Son pendage plat et ses assemblages minerauxpeucommuns 
la distinguent de la plupart des autres venues canadiennes. Des zones contenant 
de grandes quantites de spodumene, de lepidolite (de son vrai nom muscovite a 
lithine), et une concentration exceptionnelle de cesiurn et de pollucite donnent a 
ce depot un interet considerable. Une plus petite quantite d'amblygonite, qui 
peut etre employee comme sous-produit s'y trouve egalement. Les plus recen
tes informations recueillies sur ce gisement indiquent l' existence de reserves 
de pres de 5 millions de tonnes utilisables, d'une teneur moyenne superieure a 
2 p. 100 en Li20. Un spodurnene a basse teneur en fer est le plus important 
mineral utilisable. La principale zone de pollucite contient 300, OOO tonnes 
recuperables, d'une teneur moyenne legerement superieure a 20 p. 100 en 
oxyde de cesiurn (Cs20). 

Autres venues 
Plusieurs venues de pegmatite a spodumene ont ete decouvertes en 

differents endroits du nord-ouest de !'Ontario, principalement dans la region 
situee au sud et au sud-est du lac Nipigon. De la pollucite a ete identifiee dans 
une pegmatite a spodumene d'un depot au nord-est de Dryden. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, au nord et a l'est de Yellowknife, 
certains depots de pegmatite contiennent du spodumene, avec des quantites 
moins elevees d'amblygonite, et autres mineraux a lithium, ainsi que du beryl 
et de la colombite-tantalite. 

RESSOURCES ET PRODUCTION MONDIALES 

Les Etats-Unis sont les principaux producteurs et consommateurs de mineraux 
et de produits chimiques au lithium, et de lithium metal. Leurs principales 
sources de matiere brute ont ete les importants gisements de pegmatite a 
spodumene de la Caroline du Nord et les vastes depots de saumure du lac Searles 
en Californie, d'ou l'on tire comme sous-produit du phosphate de sodium dili
thique, converti en carbonate de lithium. A la fin de l'annee 1965, la Foote 
Mineral Company etait sur le point d'obtenir par recuperation des composes de 
lithium (en premier lieu du carbonate de lithium) a Silver Peak, au Nevada, a 
partir de saumures a tres haute concentration de lithium. L'utilisation par la 
societe du procede d'evaporation solaire pour la concentration des saumures lui 
assurerait un certain avantage economique. La Lithium Corporation of America 
Inc. a poursuivi ses travaux en vue de l'extraction des saumures du Grand lac 
Sale (Utah) de plusieurs produits, dont le chlorure de lithium. 

95188-23 
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La Rhodesie a ete le principal fournisseur de lepidolite et de petalite 
des marches europeens et des Etats-Unis; aux Etats-Unis, ces mineraux sont 
employes directement dans l'industrie de la ceramique. La Rhodesie produit 
egalement un peu de spodumene, d'amblygonite et d'eucryptite, et possede 
d'appreciables reserves de ces mineraux. L'instabilite politique actuelle de 
ce pays, et le boycottage de ses exportations par d'autres, rendent problema
tique l'avenir immediat de cette source de mineraux lithiniferes. 

TECHNOLOGIE 

Le lithium est assez repandu dans de nombreux mineraux de l'ecorce terrestre. 
Consideres en tant que valeur commerciale de premiere importance, ces mine
raux ne se trouvent en quantite suffisante que dans quelques pegmatites grani
tiques. Des mineraux lithiniferes les plus communs enumeres dans le tableau 
1, les cinq premiers sont importants, du point de vue economique. 

Principaux mineraux lithiniferes 

Pourcentage Pourcentage 
For mule tMorique reel 

Mineral simplifiee en LizO en Li:P 

Spodumene LiAlSi206 8.0 4 - 7. 5 
Petalite LiAlSi4010 4.9 3 - 4.5 
Lepidolite KLi2AlSi401(jF, OH)2 7. 7 3 - 5 
Amblygonite LiAJFP04 10.1 7. 5 - 9 
Eucryptite LiAlSi04 11. 9 5. 5 - 6. 5 
Zinnwaldite KLiFeAJ2Si:P1aF' OH)2 3.4 2 - 3 
Lithiophilite-

triphylite Li(Mn, Fe)P04 9.6 2 - 6 

Dans certaines saumures de l'Ouest des Etats-Unis, des concentrations 
plus ou moins importantes de lithium ont ete trouvees avec des metaux alcalins 
ordinaires, de sodium et de potassium, et de divers autres elements. Le 
lithium peut €ltre recupere d'une fac_ton economique, le plus souvent sous forme 
de produit associ8 aux composes de certains des autres elements. 

La flottation est la principale methode de concentration du spodumene 
en Amerique du Nord. En Rhodesie, ou ces divers mineraux lithiniferes pos
sedent un haut degre de concentration naturelle, le tri se fait a la main. 

La majorite des concentres du spodumene, une partie des autres con
centres, et tous les sous-produits obtenus du phosphate de sodium dilithique, 
sont transformes en divers produits chimiques au lithium. Au Canada, on fait 
reagir le spodumene decripite avec du carbonate de sodium sous surveillance 
severe, comme premiere etape vers la production de carbonate de lithium et 
d'hydroxyde de lithium-monohydrate. 

Une faible proportion de spodumene et la majeure partie de la petalite 
et de la lepidolite sont employees sans autre traitement. On produit une petite 
quantite de lithium metal. 
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USAGES 

L'industrie de la ceramique, principal consommateur de produits chimiques au 
lithium, et surtout de carbonate de lithium, est aussi la seule a employer des 
concentres de Iepidolite, de petalite et de spodumene. L'importance de ces 
produits chimiques et de ces concentres provient de leur teneur en lithine, ap
preciee comme puissant fondant; le carbonate de lithium est utilise lorsqu'une 
forte teneur en lithine est necessaire. La petalite est une source de lithine a 
faible teneur en potasse, en soude et en fer. La lithine permet la cuisson des 
p§.tes a basse temperature, reduisant ainsi le coO.t des materiaux refractaires 
et des combustibles. D'autre part elle abaisse la temperature de maturation 
et augmente la fluidite et l'eclat du verre, des vernis et des emaux. Elle 
permet egalement d'obtenir des verres plus durs et a plus grande resistance 
electrique, chimique et thermique. 

Un des principaux usages du lithium concerne la fabrication des lubri
fiants. Le stearate de lithium, derive de l'hydroxyde de lithium-monohydrate, 
allie les meilleures caracteristiques des savons au sodium et au calcium, et 
permet d'obtenir des graisses pratiquement insolubles dans l'eau et efficaces 
sur une large gamme de temperatures, allant de -60° Fa +320° F. Mis au 
point il y a 25 ans pour le graissage des avions operant sous des conditions 
speciales, les lubrifiants au lithium sont maintenant d'un emploi courant dans 
l'industrie des moteurs. 

Le chlorure de lithium et le bromure de lithium sont tres importants 
en climatisation et en refrigeration. Fortement hygroscopiques, ils sont surtout 
utilises pour !'absorption de l'humidite. 

De l'hydroxyde de lithium-monohydrate est ajoute a !'electrolyte des 
accumulateurs au nickel-fer alcalin, pour augmenter leur duree et leur ren
dement, et du chlorure et du fluorure de lithium aux fondants a soudure et a 
brasure, pour enlever le film d'oxyde des surfaces d'aluminium et de magnesium; 
l'hypochlorite de lithium est employe comme agent de blanchiment. 

Un nouvel usage pour les composes du lithium, en particulier pour le 
carbonate de lithium est actuellement a l'essai; il Sera utilise comme additif a 
!'electrolyte des piles Hall, employees dans les fonderies d'aluminium. Les 
puissantes proprietes de fondant de la lithine permettraient une economie de 
force motrice. Cette technique pourrait etre encouragee par la baisse des prix 
du lithium. 

Le lithium metal sert a eliminer l'oxygene, l'azote et le soufre dans le 
cuivre, ainsi que dans certains types de laitons et de bronzes; il sert egalement 
d'agent reducteur dans la synthese des vitamines et des antihistamines. Le 
lithium butylique est employe comme catalyseur dans la production du caout
chouc syntMtique. Les alliages de lithium et de magnesium ou d'aluminium 
semblent presenter des possibilites d'emploi, en tant que metaux Iegers a 
haute resistance, particulierement dans le domaine des vaisseaux spatiaux. 

95188-23~ 
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PRIX 

Le principal changement survenu au cours de l'annee 1965 concerne la baisse 
des prix du carbonate de lithium. Selon l'Oil, Paint and Drug Reporter du 27 
decembre 1965, les prix des principaux produits chimiques au lithium s'etablis
saient comme suit: 

Carbonate de lithium 
Hydroxyde de lithium-monohydrate 
Chlorure de lithium 
Fluorure de lithium 
Stearate de lithium 
Hydrure de lithium 

$0.46 
0.54 
1. 23 1/2 
1. 55 
o. 47 1/2 
9.50 

Vers la fin de 1964, le prix du carbonate de lithium etait de 58 cents 
la livre. La production imminente de carbonate de lithium a Silver Peak, au 
Nevada, presage une nouvelle reduction a 38 1/2 cents la livre. 

TARIFS DOUANIERS 

Les tarifs en vigueur en juin 1966 etaient les suivants: 

CANADA 
Composes du lithium 

D'une classe ou sorte non produite 
au Canada .....•...•........... 

D'une classe ou sorte produite au 
Canada ....................... . 

ETATS-UNIS 
Composes du lithium et sels ...... . 

Tarif de 
preference 
britannique 

en franchise 

15% 

10. 5% 

Tarif de la 
nation la plus Tarif 

favorisee general 

15% 25% 

20% 25% 

Stfarate de lithium ............... . 
Lithium metal .•....••.........•.. 

1. 5c. la livre plus 10% ad valorem 
25% 
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La magnesite et la brucite 

D.H. STONEHOUSE* 

Au Canada, la production commerciale de magnesite et de brucite se limite a la 
province de Quebec, bien que des gites se rencontrent dans plusieurs autres 
provinces. Un gite de magnesite dans l' Ontario est considere comme une 
importante source de magnesie. 

La plus grande partie de la magnesie est utilisee dans le domaine de la 
refraction et la demande mondiale suit etroitement la production metallurgique. 
L' industrie de la preparation de la pate a papier offre un debouche relativement 
nouveau a l' hydroxyde de magnesium. 

En 1965, la production au Canada de magnesie grillee a mort et calcinee 
a ete evaluee a environ quatre millions de dollars. Au cours de 1964, la produc
tion mondiale de magnesite brute** s' est 8levee, estime-t-on, jusqu' a dix 
millions de tonnes, dont trois millions provenaient de l' URSS, 1, 800, OOO de 
l' Autriche et l, 100, OOO de la Chine. Le tonnage total de magnesie extraite de 
la saumure et de l' eau de mer. est inconnu, mais pres des trois quarts de la 
production americaine proviennent de ces deux sources. 

L' echelle des prix de la magnesie et de ses produits en permet un 

commerce important. Toutefois la statistique sur les exportations canadiennes 
ne les differencie pas separement. En 1965, le Canada a exporte un total de 
905, 416 tonnes de materiaux de refraction bruts d' une valeur de $1, 900, OOO 
legerement inferieur a 1964. De leur cote, les Etats-Unis ont importe du 
Canada 1, 969 tonnes de magnesie refractaire brute et 20, 759 tonnes de magne
sie en briques et autres formes. 

En 1965, les importations canadiennes de produits de la magnesie ont 
atteint un montant de cinq millions de dollars; la magnesie grillee a mort et 
frittee a constitue la moitie de ce montant. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
**Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1964. 
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TABLEAU 1 

Magnesite et brucite: production et commerce 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ 

courtes courtes 

PRODUCTION! (Quebec) 
Magnesie a partir 

de la magnesite dolo-
mitique, et brucite ...•... 3,569,619 4,007,241 

EXPORTATIONS 
Produits refractaires bruts2 

Etats".' Unis ............... l, 149, 842 2,230,307 905, 271 1,872,418 
Australie ......•...•..... 84 2,423 123 4,564 
Autres pays .............. 146 7,594 22 1,048 

Total. ............•....•. 1, 150·, 072 2, 240,324 905,416 1,878,030 

Importe ear les Etats-Unis3 
Magnesie refractaire 

incluant la magnesie fondue, 
la magnesie grillee a mort 
et la dolomie .....•....... 736 41, 993 1,969 112, 511 

Magnesie en briques 
et autres formes ......... 18,165 2,970,670 20,759 3,381,995 

IMPORTATIONS 
Ma~esie ~rillee a 

mort et frittee 
Etats-Unis .•.•...•.....•• 19,599 1,441, 147 23,797 1, 832, 315 
Yougoslavie ......•....... 6,595 364,303 5,055 305, 587 
Autriche ...•.......•..... 3,745 258,587 
Grece •••..•..•..•.•..... 1,543 108,646 2,976 226,421 
Grande-Bretagne ......... 5 376 430 35,635 
Autres pays .....•........ 13 3,591 17 5,085 

Total. ................... 27,755 1,918,063 36,020 2,663,690 

Ma~esie non mentionnee 
ailleurs 
Etats -Unis ...•........... 2,921 300,272 1,660 233,993 
Grande-Bretagne •...•.•.. 564 42,602 
Pays-Bas .••.......••.... 94 6,474 77 5,500 
Inde .................... 10 1,778 

Total 3,025 308, 524 2,301 282,095 
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Tableau 1 (fin) 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

Oxyde de magnesium 
Etats - Unis ............... 3,531 574,291 771 364,418 
Grande-Bretagne. ......... 95 44,064 95 52,523 
Allemagne occidentale ..... 44 7, 939 

Total .................... 3,626 618,355 910 424,880 

Dolomie calcinee 
Etats-Unis ............... 14,998 283,023 29,417 559, 671 
suede .................... 339 22,254 

Total .................... 14,998 283, 023 29,756 581,925 

Pieces moulees et bri9ues 
refractaires de 
magnesite 
"' 201 376,802 297 809,646 Etats-Unis ............... 
Grande-Bretagne ......... 319 255,200 195 178,912 
France. .....•............ 67 58, 934 59 42,564 
Allemagne occidentale •.... 125 110, 795 7 18,162 
Autres pays .............. 21 32,342 20 35,523 

Total .................... 733 834, 073 578 1,084,807 

Source: A moins d' indication contraire, Bureau federal de la Statistique. 
lcomprend la valeur de la magnesie brucitique expediee, et celle de la magnesie 
grillee a mort ainsi qu' une petite quantite de serpentine utilisees ou expediees. 
Depuis 1963, l' industrie a expedie un peu d' hydroxyde de magnesium. 2com
prend surtout des matieres autres que la magnesie. 3Non inscrits separement 
dans la statistique du commerce canadien. Les chiffres indiques en dollars des 

Etats-Unis apparaissent dans la statistique de Imports of Merchandise for Con
sumption des Etats-Unis. Le Canada expedie egalement vers d' autres pays ces 
produits dont la quantite et la valeur sont inconnues. 
p: preliminaire -: neant 

PRODUCTEURS 

Au Canada, la production commerciale de magnesie provient de deux usines de 
11 ouest du Quebec: l' une vend de la magnesie grillee a mort, l' autre, de la 
magnesie calcinee et de l' hydroxyde de magnesium. 
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TABLEAU 2 

Magnesite et brucite: production* 1956-1965 

1956 $2,783,181 
1957 3,046,298 
1958 2,529,161 
1959 3, 050, 779 
1960 3,279,021 
1961 3, 064, 403 
1962 3, 431, 873 
1963 3,439,890 
1964 3,569,619 
1965p 4,007,241 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Magnesie brucitique expediee, magnesie grillee a mort et une petite quantite 
de serpentine utilisees ou expediees. Depuis 1963, l' industrie a expedie un peu 
d' hydroxyde de magnesium. 
p: preliminaire 

A Kilmar, la Canadian Refractories Limited extrait, d'une mine sou
terraine, une roche formee surtout de magnesie dolomitique. A l'usine,le 
minerai est enrichit lors de la separation des liquides denses, 11 est ensuite 
grille a mort, broye et classe par grosseur. Une petite quantite est expediee 
aux Etats -Unis, mais la majeure partie est utilisee dans la fabrication de produits 
refractaires basiques, al' usine de la societe, pres de Marelan. Pres de Wakefield, 
l' Aluminum Company of Canada, Limited extrait et traite le calcaire brucitique. 
La roche extraite est broyee, classee par grosseur et calcinee; apres hydra
tation, le produit est separe en magnesie et en chaux hydratee. La magnesie se 
vend pour etre utilisee dans les produits refractaires, les engrais et la prepa
ration de produits chimiques; 11 hydroxyde de magnesium entre dans la preparation 
de produits chimiques, specialement dans 11 industrie de la pate et du papier. 

Au Canada, quatre usines fabriquent des produits refractaires a haute 
teneur en magnesie: la Canadian Refractories Limited, a Marelan au Quebec; 
la General Refractories Company of Canada Limited a Smithville, en Ontario; 
la Refractories Engineering and Supplies Limited, a Bronte, en Ontario; et 
enfin, la Norton Company, a Chippawa, en Ontario. A l' exception de l' usine de 
Marelan, toutes dependent des importations de magnesie. 

D' autres gites de magnesite existent en Colombie-Britannique, dans les 
Territoires du Nord-Quest, en Saskatchewan, en Ontario, au Quebec et a Terre
Neuve. Toutefois, a l' exception de prelevements d' echantillons, aucun de ces 
gites n' a ete exploite. Le calcaire brucitique se retrouve aussi, pres de 
Rutherglen, en Ontario, mais il est plutot employe comme agregat dans la cons
truction que pour la production de magnesie. Des gites de brucite se rencontrent 
en d' autres parties du Quebec et de l' Ontario aussi bien qu' en Colombie
Britannique et en Nouvelle-Ecosse. 
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Le calcaire dolomitique grilM a mort, communement appeM "dolomite 
grillee a mort", contient beaucoup moins de magnesie que la plupart des mate
riaux refractaires basiques. Pres de Dundas (Ont. ), la Steetley of Canada 
Limited en produit, mais les chiffres de production et d' exportation de ce produit 
ne sont pas publies. 

TECHNOLOGIE 

La magnesite et la brucite, mineraux qui theoriquement contiennent 47. 6 et 
69 p. 100 de magnesie, peuvent se transformer en magnesie par calcination. La 
dolomie, l' eau de mer et ses bitterns, et autres saumures peuvent egalement 
~tre transformes en magnesie. Depuis 1954, les Etats-Unis augmentent sen
siblement la production de magnesie a partir des saumures et de l' eau de mer. 
Des produits tres purs sont obtenus par calcination de l' hydroxyde ou du chlorure 
de magnesium resultant du traitement de ces solutions. 

La magnesie calcinee et la magnesie grillee a mort sont deux semi
produits utilises couramment par l' industrie. La magnesie calcinee, chimi
quement activee, provientd'une calcination legere. La magnesie grillee a mort, 
chimiquement inactive, est le resultat d' une calcination poussee. La periclase 
est une magnesia grillee a mort contenant un peu de fer et au minimum 92 p. 100 
de magnesie. D'autres composes du magnesium, comme l'hydroxyde, le car
bonate et le chlorure se trouvent egalement sur le marche. 

Les prescriptions techniques deviennent plus rigoureuses a mesure que 
les consommateurs exigent une plus haute teneur en magnesie et une plus faible 
en calcium et en silice, principalement en raison de plus grandes exigences 
dans l' efficacite du produit. 

CONSOMMA TION ET USAGES 

Les donnees de la statistique sur la consommation de magnesie au Canada au 
cours de 1964 apparaissent au tableau3; meme incompletes, elles indiquent dans 
quelles proportions les plus importants consommateurs utilisent le produit. 
L' industrie des produits refractaires emploie 60 p. 100 de la consommation 
rapportee et un peu plus de 27 p. 100 entre dans celle des pates et papiers. 

La magnesie grillee a mort entre dans la composition de produits 
refractaires basiques, comme les briques et autres pieces moulees, le clinker 
de sole, les melanges de bourrage et d' injection, les ciments et mortiers. Elle 
est caracterisee par son pouvoir de resistance, pendant une duree raisonnable, 
aux effets des scories basiques en metallurgie, et elle est particulierement 
appreciee comme element refractaire dans la production de l' acier et du cimenL 

La magnesie calcinee sert de matiere premieredans la preparation 
d' autres composes du magnesium et occasionellement de matieres premieres 
pour obtenir de la magnesie grillee a mort destinee a la fabrication des produits 
refractaires. Elle est une source de magnesium metal et entre dans la fabri
cation des ciments a l' oxychlorure et a l' oxysulfate de magnesium utilises dans 
la construction des planchers et des panneaux composes. La magnesie est aussi 

95188-24 
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TABLEAU 3 

Consommation de la magnesie au Canada 
(tonnes courtes) 

Brique refractaire, moules, 
melanges, ciments ..•...................................... 

Papier, papier journal, pate ............................••... 
a papier .....................••........................... 

Fonderie ...........•.......•.........•....•............•... 
Autres usages* .....•................................•...•.. 

Total ..............................•....................... 

1964 

36,474 

16,555 
597 

7,099 

60,725 

*Comprend: Produits chimiques, medicinaux et pharmaceutiques, peintures, 
produits en caoutchouc, fils et cables, engrais et produits divers. 
t. c.: tonnes courtes 

utilisee pour regler le degre d' acidite dans la fabrication des produits chimiques, 
et pour la production d' elements de c.hauffage, de la rayonne' du caoutchouc j 
elle entre comme composant dans les engrais chimiques,des produits chimiques 
derives du petrole, des produits chimiques au magnesium, des enduits de tiges 
a Souder, de certains types d 1 isolants et de catalyseurs. 

Parmi les recentes ameliorations se rattachant a l' utilisation des pro
duits de la magnesie, la plus remarquable a ete l' emploi du procede dit Magne
fite, procede base sur le pulpage au bisulfite de magnesium en remplacement 
de quelques operations majeures de la fabrication de la pate et du papier. 
L' utilisation du procede au magnesium, au lieu du procede au calcium, permet 
d' obtenir un papier journal plus resistant et une plus grande utilisation de la 
pate de pin gris. 

Dans un proche avenir, le Canada connaitra une augmentation conside
rable de la consommation de magnesie grillee a mort destinee a la fabrication 
des produits refractaires et de l' hydroxyde de magnesium utilise dans la pre
paration de la pate a papier. 

PRIX 

Les prix varient selon la qualite et la demande. Selon l' Oil, Paint and Drug 
Reporter du 27 decembre 1965, les prix de la tonne courte etaient les suivants 
aux Etats-Unis: 

Magnesie grillee a mort, de qualite 
reguliere, en gros morceaux, par 
wagonnee, Chewela (Washington).............. $46. 00 
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Magnesie calcinee, de qualite technique, 
preparation en milieu lo'.lrd, ensachee, 
par wagonnee, franco Lunning (Nevada) 

90 p. 100 ..............................•.. 
93 p. 100 ....•.............•..........•... 
95 p. 100 .............•................•.. 

Magnesie calcinee, de qualite chimique, 
en grains. par wagonnee, al' usine ........... . 

TARIF DOUANIERS 

CANADA 
Magnesite, mineral brut ...... 
Magnesie, grillee a mort 

ou frittee; magnesie caus-
tique calcinee; magnesie 
plastique ................... 

Carbonate de magnesium, 
importe pour entrer dans 
la composition ou la fa-
brication de produits de 
caoutchouc ................. 

Oxyde de magnesium et car-
bonate de magnesium, fabri-
cation arretee au broyage, 
pour les usines de materiaux 
isolants •••.•............... 

Magnesie grillee a mort 
contenant au moins 83% 
d' oxyde de magnesium pour 
la fabrication de briques 
refractaire de magnesite OU 

de chrome •.•.••............ 
Dolomie grillee a mort 
Dolomie pulverisee 

ETATS-UNIS 
Magnesite 

Tarif de 
preference 
britannique 

en franchise 

15% 

en franchise 

en franchise 

7 1/2% 
15% 

en franchise 

Al' etat brut, la tonne forte ............... . 
Caustique calcinee, la tonne forte .......... . 

Magnesie refractaire, comprenant 
la magnesie grillee a mort, la 
magnesie fondue et la dolomie 
grillee a mort: 

95188-24~ 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 

15% 

20% 

en franchise 

7 1/2% 
15% 
5% 

$ 5.25 
10.50 

53.00 
56.00 
61. 00 

88.75 

Tarif 
general 

en franchise 

30% 

30% 

en franchise 

30% 
25% 
25% 



Ne contenant pas de chaux 
ou dont la teneur en chaux 
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n' exede pas 4 p. 100 du poids ........... . 
Dont la teneur en chaux excede 
4 p. 100 du poids .......•.....•.......... 

Briques rMractaires et calorifuges 
de toutes les grosseurs et de 
toutes les formes 

Briques au chrome ..................... . 
Briques a la magnesia .........•......... 

Autres briques .••••••.......•........... 

0.38c la livre 

12% ad valorem 

25% ad valorem 
0.38c la livre, 

plus 5% ad valorem 
3% ad valorem 



353 

Le magnesium 

W.H. Jackson* 

La production de magnesium en 1965 a atteint 11, 133 tonnes evaluees a 
$6, 697, 506. Les· exportations, representant les deux tiers environ de cette 
valeur, ont ete faites en majorite aux marches de la Grande-Bretagne et de 
I' Allemagne occidentale. ·Les expeditions au marcM europeen ont constitue 
la somme de $3, 900, OOO sur un total de $4,400, OOO d' exportations, tandis que 
celles faites aux Etats-Unis, comprenant surtout du magnesium de qualite spe
ciale qui y entre en franchise en vertu d' accords de participation a la defense 
militaire, ont marque une !egere augmentation en atteignant $594, 210. Les 
droits de douane sont un obstacle a la vente de magnesium en !ingots aux Etats
Unis mais, etant donne I' entree des rebuts en franchise, le Canada en a expo rte 
1, 177 tonnes en 1965. A I' exception de 16 tonnes, les importations de magne
sium metal et d' alliages au Canada provenaient entierement des Etats-Unis, 
elles ont atteint l, 807 tonnes d' une valeur de $1, 843, 898. 

D' apres les donnees connues, la consommation canadienne de magne
sium a augmente de 19 p. 100 en 1965, atteignant 4, 473 tonnes. En 1965, les 
moulages et les profiles en ont absorbe davantage, mais le plus fort tonnage, 
soit pres des deux tiers de la consommation totale, a ete utilise comme alliage 
avec l' aluminium. 

EVOLUTION DE L' INDUSTRIE AU CANADA 

La Dominion Magnesium Limited, dont la mine et la fonderie sont situees a 
Haley (Ont.), est le seul producteur de magnesium au Canada. Elle est aussi 
la seule societe au pays a produire du calcium metal et' en faible quantite du 
thorium, du baryum, du strontium, du titane et du zirconium. 

Le traitement du minerai de magnesium a Haley utilise le procede 
Pidgeon dans la reduction de la dolomie calcinee (Caco3 . MgCo3) a I' aide de 
ferrosilicium. Le minerai provient d' une zone de dolomie precambrienne situee 
entre un toit de quartzite et un mur de paragneiss. Les reserves sont del'ordre 
de quatre millions de tonnes jusqu' a une profondeur de 100 pieds. L' extraction 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Magnesium: production, commerce et consommation 

1964 1965p 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

PRODUCTIONl, metal. ...... 9,353 5,587,909 11, 133 6,697,506 

IMPORTATIONS 
Magnesium metal 

• Etats-Unis ................ l, 594 1,248,046 1,637 1, 271, 426 
Grande-Bretagne .......... 4 6,259 

Total ..................... 1,594 1, 248, 046 1,641 1, 277' 685 

Alliages de magnesium 
Etats-Unis ................ 186 468,237 154 547,276 
Grande-Bretagne .......... 1 8,520 12 18,937 

Total ..................... 187 476,757 166 566,213 

EXPORTATIONS 
Magnesium metal 

Grande-Bretagne .......... 1,332,564 1,833,924 
Allemagne occidentale ...... 1,374,416 1,476,704 
Etats - Unis ................ 255,338 594,210 
France ................... 398,642 289,765 
Australie ................. 77,795 78,543 
Mexique .................. 126, 496 31,330 
Su~de ..................... 20,623 28,920 
Autres pays ............... 365,512 122,859 

Total ..................... 3,951,386 4,456,255 

CONSOMMA TION, metal 
Pi~ces moulees ............. 389 512 
Profiles (profiles de cons-

truction, tubes) ............ 347 5372 
Alliages d' aluminium ........ 2,494 2,959 
Tous les autres produits3 .... 532 415 

Total ...................... 3,762 4,473 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lMetal expedie sous toutes les formes (lingots, couronnes, poudreetenalliages). 
2comprend une faible quantite pour d' autres produits ouvres. 3y compris d 'autres 
alliages et le magnesium utilise comme reducteur et pour preserver les cathodes. 
p: preliminaire -: neant .. : non disponible 
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TABLEAU 2 

Magnesium: production, commerce et consommation, 1956-1965 

Production Importations Exportations Consommation 

Alliages Alliages Metal 
(t. c.) (t. c.) ($) (t. c.) ($) (t. c.) 

1956 9,606 366,837 5,153,509 1,003 
1957 8, 385 276,742 4,535,570 840 
1958 6,796 255,768 2, 871, 991 711 
1959 6,102 273,021 3,879,588 1,668 
1960 7,289 336,548 3,232,805 2,199 
1961 7,635 426,566 3,608,523 2,776 
1962 8,816 1'78, 757 3,967,932 3,614 
1963 8,905 181, 738 3,676,725 3,641 
1964 9,353 187 476,757 1,594 3,951,386 3,762 
1965p 11, 133 166 566,213 1,641 4,456,255 4,473 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire ... non disponible t. c.: tonnes courtes 

se fait 1:\ ciel ouvert par gradins de 20 pieds de hauteur. Les caracteristiques 
physiques et la purete exceptionnelles de la dolomie permettent d' utiliser 
efficacement la capacite de la fonderie. L' usine poss~de une capacite journa
li~re de 400 tonnes. Le mineral broye et calcine est melange avec du ferrosi
licium et du spath fluor pour Mre ensuite boulette, ensacM et charge dans des 
cornues horizontales. Sous vide et 1:\ hautes temperatures, la magnesie est 
reduite et le contenu de magnesium est distille; il sedepose sous forme d'anneaux 
cristallins, appeles couronnes, dans les extremites des cornues refroidies 1:\ 
l'eau. Pour la production de magnesium de qualite commerciale, ces couronnes 
sont refondues et coulees en !ingots. Les qualites superieures s' obtiennent par 
un affinage subsequent. 

La capacite annuelle de la fonderie a ete portee de 10, OOO 1:\ 11, 500 
tonnes en 1965 par l' addition de deux fours au cont de $390, OOO. L' installation 
comprend actuellement 544 cornues dans 16 fours et sa production en couronnes 
de magnesium a ete de 10, 169 tonnes en 1964 et de 11, 125 tonnes en 1965. 

Le magnesium se vend dans les qualites et degres de purete suivants: 
commercial (99. 90 p. 100), grande purete (99. 95 p. 100), special (99. 97 p. 100) 
et affine (99. 99 p. 100). Ils sont produits en !ingots de 20 livres, de 5 livres et 
d'un kilogramme, en billettes de 4 1:\ 20 pouces de diamMre et en granules tami
ses entre 4 et 50 mailles. La societe produit aussi, suivant les diverses pres
criptions techniques, des alliages 1:\ base de magnesium, des tiges, des barres, 
du fil, des profiles de construction et des alliages au magnesium. 

La fonderie de Haley produit d' autres metaux par des methodes de 
reduction analogues, entre autres le calcium qui fait l' objet d' un rapport dis
tinct. Le thorium metal est livre en boulettes frittees d'une purete de 98p. 100 
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ou en poudre d' une purete de 99. 5 p. 100. Le calcium est vendu sous forme de 
poudre, de baguettes ou de !ingots, suivant sa qualite, tandis que le baryum et 
le strontium~ 99 p. 100 sont vendus en profiles files. La societe produitaussi 
des boulettes frittees de zirconium et de titane. 

LE MAGNEsIUM DANS LE MONDE 

La production mondiale de magnesium de premiere fusion en 1965 a ete estimee 
~ 171, OOO tonnes. Cette production est presentee par pays dans le tableau 3 et 
par capacite theorique des installations dans le tableau 4. La Grande-Bretagne, 
l' Italie et la France ne produisent qu' une partie de leurs besoins, al ors que la 
Norvege, le Canada et les Etats-Unis exportent aux pays europeens dans la 
me sure oii les tarifs d' importation et les contingentements le permettent. La 
demande europeenne de magnesium est d' environ 50, OOO tonnes par annee; en 
1965, la societe Volkswagen, en Allemagne occidentale, en a consomme environ 
38, OOO tonnes ~ elle seule dans la fabrication d' automobiles. La majeure partie 
du magnesium japonais est employee comme agent reducteur dans la production 
du titane, il est utilise egalement en alliage avec l' aluminium et dans la fabri
cation de fer nodulaire. 

TABLEAU 3 

Production mondiale de magnesium de premiere fusion 
(en milliers de tonnes courtes) 

Etats-Unis ..................... . 
URSS .......................... . 
Norvege ....................... . 
Canada ........................ . 
Italie .......................... . 
Grande-Bretagne ............... . 
Japon ......................... . 
France ........................ . 
Chine ......................... . 
Allemagne occidentale .......... . 
Pologne ....................... . 

Total .......................... . 

1963 

75.8 
35.0e 
22.7 
8.9 
6.0 
2.7e 
2.7 
2.0 
1.1 
0.5 
0.3 

157.7 

1964 

79.5 
35.0e 
25.0e 
9.4 
6.le 
3.0e 
3.2e 
2.0 
1.1 
0.5 
0.3 

165.1 

1965e 

81. 3 
35.0 
26.0e 
11.1 
6.3e 
3.0e 
3.7 
3~ 1 
1.1 
0.5 
0.3 

171.4 

Sources: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook 1964, Commodity 
Data Summaries, janvier 1966, Metal Statistics, 1965; et pour le Canada, 
Bureau federal de la statistique. 
e: estimatif 

Aux Etats-Unis, la production de magnesium de premiere fusion en 
1965 a ete de 81,361 tonnes contre 79,489 tonnes en 1964. La production s9u
tenue et les expeditions accrues, de l' ordre de 85, 796 tonnes comparativement 
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awe 74, 580 tonnes expediees en 1964, permettent de penser que le rythme de 
production sera vraisemblablement accelere. La demande croissante de magne
sium pour alliage a vec l' aluminium, le rendement eleve des usines et fonderies 
et les exigences de la guerre au Viet-nam laissent prevoir le maintien de la 
forte demande actuelle. Les exportations de magnesium brut, y compris les 
rebuts, se sont elevees a 17, 835 tonnes contre 13, 947 tonnes en 1964, tandis que 
les importations sous toutes les formes ont totalisees 2, 979 tonnes. 

De petites quantites de magnesium, totalisant 2, 650 tonnes, en prove
nance des reserves des Etats-Unis, ont ete vendues en 1965 a des consomma
teurs du pays tandis que l' aluminium est revendu awe producteurs. A la fin de 
l' annee, les stocks strategiques de magnesium, que le gouvernement voulait 
etablir a 145, OOO tonnes, depassaient cet objectif de 24, 800 tonnes. 

Le Japon, l'Allemagne occidentale, la Grande-Bretagne et les Etats
Unis produisent des quantites elevees de magnesium recupere, lesquelles 
apportent un supplement important aux stocks de ce metal. Les qualites com
merciales ordinaires du magnesium, obtenues tant par le procede d'electrolyse 
que par le procecte au ferrosilicium, sont utilisees indifferemment dans les 
alliages communs de magnesium et comme additifs aux alliages d 'aluminium et 
de fer. Les qualites superieures produites par quelques fonderies utilisant le 
procede Pidgeon ont une teneur extremement basse en elements indesirables. 
Ce magnesium est exige dans les applications nucleaires, pour la reduction de 
metawe purs et pour les alliages de magnesium speciawe renfermant du zirco
nium et du thorium. 

Une nouvelle usine fran9aise de magnesium, regie par Ies societes 
Pechiney et Ugine et par la Societe des Produits Azotes, a ete mise en service 
a Marignac. Elle utilise un procecte de reduction thermique mi-continu employant 
du laitier comme resistance et du ferrosilicium pour reduire la dolomie. L'Italie 
utilise un procede au ferrosilicium ou la charge est empilee a la main dans des 
grands fours. DI autres usines ,utilisant le silicium dans les regions OU le prix 
de la main-d'oeuvre est eleve, se servent d' un procede Pidgeon semblable a 
presque tous les egards a celui employe par la Dominion Magnesium. Le pro
ducteur norvegien et la Dow Chemical Company awe Etats-Unis sont Ies dewe 
producteurs les plus importants de magnesium de premi~re fusion; ils utilisent 
l' electrolyse du chlorure de magnesium comme procede fondamental de produc
tion. La Dow Chemical Company, le plus grand producteur mondial, projette 
d' augmenter la capacite annuelle de ses usines jusqu' a 120, OOO tonnes en per
fectionnant ses procedes, independamment de toutes nouvelles constructions. 
Les nouvelles fonderies projetees aux Etats-Unis comprennent celles de la 
societe Dow, pr~s d'Ogden (Utah), et de la Harvey Aluminum (lncorporated),sur 

la cote du Pacifiqw~. 

USAGES 

La demande de magnesium comme agent reducteur dans la fusion du titane, de 
I' uranium et du beryllium, comme anodes de protection et comme elementd'al
liages d' aluminium et de fonte nodulaire constitue unimportant deboucM pour 
la production. 
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La technologie du moulage a marque de nouveaux progres . Dans la 
fabrication des pieces exigeant a la fois force, rigidite et Iegerete, le magne
sium remplace sou vent le zinc et l' aluminium; nombres d' exemples se trouvent 
dans la production de pieces et accessoires d' automobiles et d' appareils divers. 
Les profiles servent a la fabrication de malleterie Iegere, d' echelles, de tiges 
de sondes, etc. Les feuilles et plaques d' alliage de magnesium servent a la 
fabrication de produits d' usine comme les palettes de pelles, les rampes por
tatives, les plaques de photogravure et une grande variete d' articles utilises 
par l' industrie de la dMense. Les contenants d' elements combustibles pour 
les stations thermonucleaires sont fabriques en Grande-Bretagne par la methode 
d' extrusion d' impact. En outre, la legerete et la stabilite dimensionnelle du 
magnesium permettent de l'utiliserpourles gabarits etautres montages d'outils. 

L' industrie fabrique une variete d' alliages de magnesium susceptibles 
de resister a de hautes temperatures et a de fortes tensions; pour leur donner 
les proprietes necessaires, les fabricants utilisent du zirconium, du thorium ou 
des terres rares. Dans la plupart des produits de magnesium usines ou coules, 
l' industrie se sert couramment d' alliages renfermant jusqu' a 9 p. 100 d' alumi
nium. 

TABLEAU 4 

Principaux productel:lrs de magnesium, 1965 

CANADA 

Matiere 
premiere 

Dominion Magnesium Limited Dolomie 

FRANCE 
Societe des Produits Azotes 

ALLEMAGNE OCCIDENTALE 
Knapsack Griesheim A.G. 
Vereinigte Aluminum 

Werke A.G. 

IT ALIE 
Societe Italiana per il 

Magnesio e Leghe di 
Magnesio, S.P .A. 

JA PON 

Dolomie 

Dolomie 

Furukawa Magnesium Company Dolomie 

Procede 

Pidgeon, au 
ferrosilicium 

Magnetherm, au 
ferrosilisium 

Ferrosilicium 

Ferrosilicium 

Capacite 
theorique 

(tonnes courtes) 

11, 500 

3,900 

500 

7,000 

8,500 
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Tableau 4 (fin) 

Matiere 
premiere 

NORVEGE 
Norsk Hydro-Elektrisk Dolomie, 

eau de mer 

ETATS-UNIS 
Alamet Division de la Dolomie 

Calumet & Recla, Inc. 

Dow Chemical Company Eau de mer 
Limited 

N elco Metals Inc. , division Dolomie 
de la Charles Pfizer Co. 

Titanium Metals Corporation MgCL2 
recycle 

GRANDE-BRET AGNE 
Magnesium Elektron Limited Dolomie 

CHINE (continentale) 

UNION SOVIETIQUE Carnallite 
dolomitique 

POLOGNE 

... non disponible 

PRIX 

Procede 

Electrolyse 

Pidgeon, au 
ferrosilicium 

Electrolyse 

Pidgeon, au 
ferrosilicium 

Electrolyse 

Pidgeon, au 
ferrosilicium 

Electrolyse 

Magnesium 

Capacite 
tMorique 

(tonnes courtes) 

27,000 

7,000 

100,000 

5,000 

12,000 

5,000 

1,100 

35, OOO a 
50,000 

300 

En 1965, le prix du magnesium canadien de qualite commerciale, franco depart 
Haley, est demeure a 31c. la livre. 

D' apres la mercuriale du 27 decembre 1965 de l' E & MJ Metal and 
Mineral Markets, les prix aux Etats-Unis etaient les suivants: 

La livre, franco point d' expedition, par lots 
de 10, OOO livres 
Lingots de premiere coulee, 99. 8 p. 100 35. 25 a 36. 65c. 
Lingots canneles 36. 00 a 37. 45c. 
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TARIFS DOUANIERS 

CANADA 
Magnesium pur 

Alliages de magnesium, 
!ingots, saumons, feuilles, 
plaques, bandes, barres, 
tiges, tubes 

Rebuts de magnesium 

TOles ou plaques de magne
sium ou d' alliages de 
magnesium, unies, ondulees, 
grenues OU etampees, a 
l' usage de la fabrication 
canadienne 

ETATS-UNIS 
Magnesium non ouvre, autre 

que les alliages; dechets et 
rebuts (le droit sur ces deux 
derniers est suspendu jus
qu' au 30 juin 1967) 

Alliages de magnesium,non ouvres 

Alliage de magnesium, ouvres 

Tarif de 
prMerence 
britannique 

en franchise 

5% 

en franchise 

en franchise 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

15% 

10% 

en franchise 

en franchise 

40% ad valorem 

Tar if 
general 

25% 

25% 

en franchise 

25% 

16c. la livre de magnesium 
contenu et 8% ad valorem 

13.5c. la livre de magnesium 
contenu et 7% ad valorem 
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Le manganese 

V. B. SCHNEIDER* 

Au Canada, on n'exploite pas actuellement de veritable mine de manganese; 
toutefois, !'extraction de petites quantites de gisements pauvres et marecageux 
a eu lieu au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Ecosse et en Colombie-Britannique. 
Le Nouveau-Brunswick et .Terre-Neuve detiennent d'importants grtes mangani
feres a faible teneur. 

Les importations de mineral de manganese en 1965 ont atteint 89,480 
tonnes, d'une valeur de $5, 400, OOO, en comparaison des 62, 813 tonnes d'une 
valeur de $3,900,000 importees en 1964. La comparaison directe des chiffres 
de l'annee 1964 avec ceux des annees anterieures ne peut ~tre effectuee car, 
pour la premiere fois en 1964, le Bureau federal de la statistique a publie la 
quantite de manganese contenue dans les minerais et les concentres plutot que 
le poids brut. Toutefois, le volume des importations de minerai en 1964 est 
reste le plus eleve depuis 1956 avec 208, OOO tonnes (poids brut). Les impor
tations de ferromanganese et de silicomanganese en 1965, d'un volume de 35, 349 
tonnes evaluees a $4, 700, OOO, ont depasse largement les 23, 574 tonnes d'une 
valeur de $3,200,000 importees en 1964. Les exportations de ferromanganese, 
toutes a destination des Etats-Unis et Iegerement superieures a celles de 1964, 
ont atteint 3, 81 7 tonnes. Par suite d' une forte concurrence au sein de l 'industrie 
du ferromangan~se et de I 'obligation d' importer environdeux tonnes de mineral 
de manganese pour obtenir une tonne de ferromanganese, les industriels se 
trouvent dans l'incapacite de concurrencer le ferromanganese venant de l' Afrique 

du Sud etd' autres pays sur le marcM d9s ~tats-Unis. Seuls, le perfectionnementde 
Ieurs techniques de production, de leur outillage et de leur rendement Ieur ont 
permis de conserver· le marche interieur. 

La consommation de mineral de manganese, dont le tonnage a atteint 
118, 635 tonnes, a baisse d'environ 15 p. 100 par rapport a l'annee 1964; celle 
de ferromanganese qui n'a atteint que 61,352 tonnes,abaissede7p. 100. Cette 
baisse ne signifie pas une reduction de la production d'acier, mais plutot de 
modifications apportees dans le domaine de la technologie et, jusqu'a un certain 
point, des changements operes dans la fabrication des produits finis, par suite 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Manganese: commerce et consommation 

IMPORTATIONS 
Minerai et concentres de 

manganese* 
Ghana ...•......•..•.... 
Bresil ..•.............. 
Congo (Kinshasa) ...•.... 
Guyane .••.......••..... 
Uruguay •••..•...•..••.• 
Rep. de l' Afrique du Sud . 
Etats-Unis •••.•••..•.•• 
Inde ...••...•.••.•••... 
Turquie .•••..•..••.••.. 
Autres pays ••..••..•••• 

Total ••••.••.•••...•••. 

Ferromanganese et SEiegel 
Rep. de l' Afrique du Sud • 
qrande-Bretagne •••••••. 
Etats-Unis .•.•.••.•••.• 
Japon ••••.••..•••.••••• 
France ...•..•••••...•.• 
Autres pays .••..•...••. 

Total •.•.•..•••..••••.• 

Silicomanganese et 
silico-sEiegel 
Etats-Unis .•...••....•• 
Norvege .•......••••..•. 
Japon ...••.•••.•••..•.. 

Total •..•••....••.••••• 

EXPORTATIONS 
Ferromanganese 

itats-Unis •.••...•..••. 

CONSOMMATION 
Mineral de manganese 

Qualite metallurgique •... 
Qualite chimique et propre 
a la fabrication des piles. 

Total •••.•••••••••••..• 

Tonnes 
courtes 

17,448 
15,530 

6,908 

2,598 

6,659 
6,616 

7,054 

62,813 

19,606 

798 
1,291 

79 
56 

21,830 

867 
827 

50 

1,744 

3,359 

136,867 

1,951 

138, 818 

1964 

$ 

958,770 
877,949 
308,328 

138, 783 

902, 611 
386,408 

371, 895 

3,944,744 

2,361,174 

170, 268 
346,001 
27,~76 

15,261 

2,919,980 

127,681 
97,959 
5,600 

231,240 

428,196 

Source: Bureau f6deral de la statistique. 
*Teneur en Mn. 
p: pr eliminaire neant 

Tonnes 
courtes 

26,981 
17,695 
12,867 
7,217 
6,470 
6,469 
5,653 
3,537 
2,554 

37 

89,480 

26,803 
6,163 
1,450 

78 
68 

34,562 

635 
152 

787 

3,817 

117,143 

1,492 

118,635 

1965p 

$ 

1,410,349 
1,094,539 

768,043 
335, 583 
404,567 
299,267 
774,979 
236,522 

98, 040 
8,153 

5,430,042 

3,427,890 
804,200 
282,939 
23,174 
33,002 

4,571,205 

99,585 
21,553 

121,138 

748,154 



Mineral de 
manganese 

1956 207,977 
1957 131,318 
1958 42,060 
1959 118, 454 
1960 56,350 
1961 76,016 
1962 90,725 
1963 106,891 
1964 62,813 
l965p 89,480 

TABLEAU 2 

Manganese: importations, exportations et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Importations Exportations Consommation 

Agent d'additions 

moins de plus de 
1% de 1% de Ferro- Ferro-

silicium silicium manganese Mineral manganese 
-

2,191 1,130 59,445 219,141 37,420 
743 2,257 46,733 195,088 37,906 

2,483 2,185 225 46, 143 31,242 
2,334 2,989 193 90,311 40,976 

15,495 2,366 729 73, 019 40, 177 
12,121 2,173 238 78,642 44,545 
14,986 2,726 136 85,410 52,284 
22, 639 2,355 10 92,270 58,555 
21,830 1,744 3,359 138,818 66,202 
34,562 787 3,817 118, 635 61,352 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 
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de la production accrue d'acier a faible teneur en carbone utilise dans la pro
duction de produits lamines. 

Comme pour tousles autres produits d'alliage, lesdebouchesmondiaux 
pour le manganese ont accuse une amelioration sensible en 1965 par rapport 
aux huit dernieres annees. Les trois facteurs les plus importants dont la con
tribution a amene une amelioration du marche du mineral de manganese ont ete 
la forte production d'acier dans le monde, le quasi-equilibre entre la demande 
et la production et !'absorption finale des stocks commerciaux excedentaires, 
lesquels stocks assombrissaient le marche depuis 1957. Les Etats-Unis sont 
les plus grands consommateurs de minerai de manganese et, suivant un rapport 
du Bureau of Mines des Etats-Unis, leur consommation a atteint 2, 540, OOO 
tonnes en 1965; ce tonnage depasse le record de 2, 360, OOO tonnes etabli en 1957. 

11 existe quelque 125 minerais de manganese, mais quelques-uns seu
lement ont une valeur commerciale. Le manganese s'extrait surtout de la 
pyrolusite (Mn02) et de la psilomelane, oxyde hydrate impur (Mn02. H20, Ket 
Ba a teneurs variables). Ces deux minerals sont parfois associes a d'autres 
oxydes de manganese, comme par exemple le wad ou ecume de manganese, la 
braunite et l'acerdese. La dialogite, carbonate natureldemanganese(MnC03), 
et la rhodonite, silicate naturel de manganese (MnSi03), n'ontgeneralement pas 
de valeur marchande, sauf lorsqu'elles sont oxydees. 

PRODUCTION ET COMMERCE 

D'apres le Bureau of Mines des Etats-Unis (Commodity Data Summaries de 
janvier 1965), la production mondiale en 1965 a atteint 17, 200, OOO tonnes de 
minerai de manganese, soit 300, OOO tonnes de plus qu'en 1964. La Russie dont 
la production atteint 53 p. 100 du total mondial est, avec une large marge, le 
producteur le plus important. La Republique de l'Afrique du Sud, le Bresil et 
l'Inde suivent dans cet ordre, chacun produisant annuellement un peu plus de 
1, 400, OOO tonnes. 

D'apres Elyutin* et ses collaborateurs, les reserves de minerai de 
manganese du monde entier, 1'.URSS exceptee, seraient de 1, 700 millions de 
tonnes environ. Ces auteurs ajoutent: «Les reserves des gftes explores en 
URSS depassent de beaucoup celles de l' ensemble des autres pays. Le plus gros 
gfte d' importance mondiale est celui de Tchiatoura (Republique fecteree de Geor -
gie)». La plupart des autres reserves connues se trouvent en Inde, dans la 
Republique de l'Afrique du Sud, au Gabon, au Ghana, au Bresil, et en Guyane. 
Les re serves de l'Inde et du Gabon atteindraient plus de 100 millions de tonnes 
chacune; celles du Bresil 150 piillions; celles de la Republique de l'Afrique du 
Sud plus de 50 millions de tonnes. 

Les Etats-Unis sont les plus grands importateurs et consommateurs 
de minerai de manganese. D'apres le Manganese Monthly du 8 mars 1966, du 
«Mineral Industry Series» publie par le Bureau of Mines des Etats-Unis, leurs 

*Elyutin, V. P. et collaborateurs: Production of Ferroalloys Electro-metallurgy. 
«The State Scientific and Technical Publishing House for Literature on Ferrous 
and Non Ferrous Metallurgy» Moscou 1957. Traduit du russe et publie par la 
National Science Foundation, Washington, (D. C.). 
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TABLEAU 3 

Production mondiale de mineral de manganese 
(tonnes courtes) 

1963 1964 

URSS ..................... 7,345,000 7,385,000e 
Rep. de l'Afrique du Sud ... 1,441,503 1,455,271 
Inde (y compris Goa) ....... 1,300,273 1,392,218 
Bresil. ................... 1,382,727 1,191,206 
Chine .................... 1,102,000e 1,102,000e 
Gabon .................... 712, 381 1,045,324 
Ghana .................... 434,410 545,068 
Maroc .................... 369,217 375,974 
Rep. du Congo (Kinshasa) .. 297,660 341,385 
Japon .................... 305,028 311, 928 
Autres pays ...•........... 1,447,801 1,541,626 

Total. .................... 16,138,000 16,687,000 

Manganese 

1965e 

1,727,822 
1,400,000 
1,400,000 

1,100,000 

17,200,000 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook 1964, et Commo
dity Data Summaries, janvier 1966. 
e: estimatif .. : non disponible 

importations en 1965 se sont elevees a 3, 856, 118 tonnes de mineral de manga
nese, plus 512, 834 tonnes de ferromanganese ( exprimees en minerai). Ces 
importations provenaient de plus de 20 pays differents, dont la majeure partie 
fournie par le Bresil a atteint plus de 40 p. 100, suivi de la Republique demo
cratique du Congo (Kinshasa), du Gabon, du Ghana, de l'Inde et de la Republi
que de l'Afrique du Sud. Les importations de ferromanganese aux Etats-Unis 
ont ete de 256, 417 tonnes (poids brut) evaluees a 31 millions de dollars. Cette 
valeur represente une hausse de 12 p. 100 sur celle de 1964 ce qui, malgre des 
conditions commerciales favorables aux producteurs americains, denote une 
forte concurrence de la part des producteurs etrangers de ferromanganese. 
L'lnde, la France, la Republique de l'Afrique du Sud et l'Allemagne occidentale 
ont ete les principaux fournisseurs avec 65 p. 100. 

Au Canada, les importations de ferromanganese, de sillicomanganese 
et de spiegel, dont la valeur de $4, 700, OOO represente une hausse d' environ 
50 p. 100 sur celle de 1964, ont atteint 35,000 tonnes. LaRepubliquedel'Afrique 

du Sud a fourni plus de 72 p. 100 des importations, suivie de l'Angleterre et 
des Etats-Unis. Etant donne que les importations de ferromanganese alimen
tent plus de 57 p. 100 du marcM interieur, il est clair que les deuxproducteurs 
canadiens font face a un grave probleme. L'utilisation du manganese electro
lytique augmente et les importations canadiennes de ce produit en 1965 ontatteint 
6, 400, OOO livres evaluees a deux millions de dollars. Les Etats-Unis en sont 
la source la plus importante, suivis de la Republique de l'Afrique du Sud et du 
Japon. 
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Le ministere des Mines de la Republique de l' Afrique du Sud indique, 
dans sa circulaire trimestrielle d'information, intitulee Minerals (numero 
d' octobre-decembre 1965), que la production de minerai de manganese de ce 
pays en 1965 a augmente de 272, 561 tonnes par rapport a 1964 et a atteint 
1, 700, OOO tonnes. Les ventes dans la Republique se sont elevees a quelque 
676, 305 tonnes et les exportations a 952, 422 tonnes, ce qui represente dans les 
deux cas une augmentation sur l'annee 1964. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

La plus grande partie de la production mondiale de minerai de manganese est 
absorbee par la siderurgie. Aux Etats-Unis, 95 p. 100 du minerai de manga
nese ont ete employes a cette fin en 1965. L'industrie chimique en a absorbe 
4 p. 100 et l'industrie des piles seches le reste. Au Canada, 99p. lOOduminerai 
ont servi a l'industrie siderurgique. 

L'importance du manganese provient surtout de son action desulfurante 
et dephosphorisante lors de la fusion de l'acier, ce metal est la substance la 
moins couteuse que l'on connaisse a cette fin. Allie a l'acier dans une propor
tion de 1 a 2 p. 100, il en augmente la resistance et la durete; allie dans une 
proportion de 12 a 14 p. 100, il le rend extremement resistant a l'usure et a 
!'abrasion. Environ quatorze livres de manganese sont necessaires pour pro
duire une tonne de lingots d'acier. 

Le manganese electrolytique est obtenu dans un bain electrolytique 011 
le metal Se depose SUr une electrode, pour etre $'lnSuite recupere SOUS forme 
de plaques minces. Il remplace le ferromanganese pauvre en carbone pour 
rectuire la teneur en car bone des aciers inoxydables eliminant ainsi l' emploi 
d'un agent stabilisateur du carbone. Il sert d'element durcissant dans la fabri
cation d'alliages tres purs d'aluminium. Dans la composition des bronzes au 
manganese, il entre soit comme metal, soit comme alliage de base dans une 
proportion de 30 a 70 p. 100 de cuivre manganese. Les progres techniques 
realises depuis quelques annees permettent aux fabricants de ferro-alliages 
d'obtenir du ferromanganese a o. 07 p. 100 de carbone au maximum et 85-90 p. 
100 de manganese, convenant dans de nombreuses applications, notamment dans 
la production de la serie des 200 aciers inoxydables et ce, a un prix concur
rentiel a celui du manganese electrolytique. 

Mineral de manganese de gualite metallurgigue 
Dans la fabrication du ferromanganese, le rapport manganese-fer dolt 

etre de 7 a 1 au minimum, car un rapport inferieur reduirait la production de 
l'usine. Une haute teneur en silice ne convient pas car, en augmentant la quan
tite de scories, elle entrafne une perte de manganese. Lors de la preparation 
des charges des fours, les producteurs de ferromanganese preferent effectuer 
eux-memes les melanges de minerals commerciaux qui repondent le mieux a 
leurs besoins. Le mineral considere comme ideal n'existant pas, les consom
mateurs s'approvisionnent generalement a plusieurs sources. 

Les prescriptions techniques pour le mineral de manganese de qualite 
metallurgique sont en general les suivantes: au minimum 48 p. 100 de manga
nese et au maximum 7 p. 100 de fer, 8 p. 100 de silice, 0. 15 p. 100 de phos-
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TABLEAU 4 

Analyse des minerals et des concentres de manganese 
(pourcentages) 

Pays d'origine Mn Fe Si02 Al203 p Mn/Fe Humidite 

Ghanal •............. 52 1. 3 7.9 2.6 0.12 39.7 5.1 
Ghanal .............. 46 1. 6 18.6 3.1 0.05 29.0 0.5 
Guyane .... · ......... 39 7.2 14.2 19.3 0.07 5.4 0.4 
~uyane ............. 52 2.6 7. 1 3.2 0.11 20.0 4.8 
~gypte .............. 51 6.9 1. 4 . 8 0.08 7.5 1. 0 
Egypte .............. 49 8.2 2.2 1. 0 0.08 6.0 0.7 
Bresil (Amapa)2 ..... 50 4.1 2.7 6.0 0.07 12.3 4.5 
Bresil (Urucum) ..... 45 12.2 1. 5 2.1 0.22 3.7 5.6 
Mexique3 ............ 47 1. 8 9.7 1. 1 0.01 25.5 1. 2 
Cuba4 .............. 50 2.5 9.8 2.2 0.07 19.8 1. 2 
lnde ................ 49 6.3 9.0 1. 6 0.14 7.1 3.5 
lnde ................ 40 15.7 2.3 6.0 0.03 2.5 1. 3 
Turquie ............. 46 0.9 9.9 1. 3 0.02 50.4 6.3 
Republique de 

11 Afrique du Sud .... 40 16.2 2.3 6. 1 0.03 2.5 0.4 
Sud-ouest africain ... 47 5.6 12.2 1. 4 0.04 8.5 0.9 
Philippines .......... 49 3.4 8.2 2.9 0.12 14.4 3.2 
URSS (Tschiatoura)5 . 53 1. 2 2.0 0.17 44.2 7.5 
URSS (Nikopol) 6 ..... 49 1. 5 1. 4 0.20 32.7 12.0 

Source: Releve de publications techniques et commerciales. 
(1) De 12. 5 a 13. 5% CaO MgO. (2) 0.18% As. (3) 0. 25% As et 8. 42% CaO et 
1. 38% BaO. (4) 8. 33% As. (5) De 0. 15% a 1. 6% CaO MgO. (6) De 1. 1% a 2. 3% 
Cao MgO . 
. . : non disponible 

phore, 6 p. 100 d'alumine et 1 p. 100 de zinc. Le mineral dolt se presenter en 
gros morceaux durs de moins de quatre pouces afin que Ja proportion qui doit 
traverser le tamis de 20 mailles ne depasse pas 12 p. 100. Le tableau 4, 
presente l'analyse de quelques minerals de manganese metallurgique. 

Mineral de manganese propre a Ja fabrication de piles electriques 
Le mineral de manganese propre a Ja fabrication des piles est utilise 

en plus petites quantites que les minerals de qualite metallurgique; les reserves 
connues sont plutot restreintes. Les minerals servant a Ja fabrication des piles 
doivent posseder des proprietes chimiques et physiques particulieres, mais la 
prescription essentielle est une forte teneur en Mn02, d'ordinaire 68 p. 100 ou 
plus. Le degre de purete des produits chimiques pour piles seches depend des 
besoins particuliers de chaque fabricant. 

Les minerals convenant a la fabrication des piles seches peuvent nor
malement servir en metallurgie, mais !'inverse n'est pas vrai. n n'existe 
aucune methode d'analyse rapide permettant de prevoir leur degre d'efficacite 
dans le fonctionnement des piles seches. Les essais consistent a fabriquer des 
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piles a l'aide d'echantillons de minerai, puis en faire l'essai apres une certaine 
periode de maturation. Cette methode qui exige beaucoup de temps a peu de 
valeur lorsqu'il s'agit d'evaluer des gftes ou d'estimer les reserves. On a 
entrepris dernierement des recherches en vue de determiner rapidement et 
sil.rement la convenance des minerals pour la fabrication des piles seches. 

Quelques minerais de manganese, y compris ceux ne convenant pas 
naturellement a la fabrication de piles seches, peuvent Mre enrichis par elec
trolyse OU par des procedes Chimiques de fa(}On a produire du Mn02 de haute 
qualite ( 85 p. 100 et plus). Ce mineral syntMtique, designe parfois sous le nom 
commercial de «manganese electrolytique», est plus efficace que le meilleur 
mineral nature! mais d'un prix plus eleve. 

Mineral de manganese de gualite chimigue 
Le mineral de manganese de qualite chimique doit renfermer au moins 

35 p. 100 de manganese. 11 entre dans la production du sulfate de manganese et 
des engrais chimiques au manganese, ainsi que de divers sels utilises par les 
industries du verre, des teintures, des peintures, des vernis et de la photogra
phie. L'industrie classe generalement le mineral de qualite chimique en deux 
categories selon les besoins du client, soit pour servir d'agent oxydant dans les 
procedes chimiques tels que la fabrication de l'hydroquinone ou du permanganate 
de potassium, soit pour entrer dans la fabrication d'autres produits chimiques 
a.base de permanganate. 

CONSOMMATEURS CANADIENS 

La division des metaux et du carbone de !'Union Carbide Canada Limited, a son 
usine de Welland (Ont.), emploi du minerai de manganese metallurgique dans 
la fabrication du silicomanganese et du ferromanganese riche ou pauvre en car
bone. A son usine de Beauharnois (Quebec), la Chromium Mining & Smelting 
Corporation, Limited produit des alliages de manganese. 

Les principaux consommateurs de ferromanganese sont l' Algoma Steel 
Corporation, Limited, a Sault-Sainte-Marie (Ont.), la Dominion Steel and Coal 
Corporation, Limited, a Sydney (N. -E.), la Steel Company of Canada, Limited 
et la Dominion Foundries and Steel, Limited, toutes deux a Hamilton (Ont.), et 
l' Atlas Steels Company, division de la Rio Algom Mines Limited dont les usines 
sont situees a Welland (Ont.) et a Tracy (Quebec). 

L'Atlas Steels Company fabrique de l'acier inoxydable faiblement car

bure a l'aide de manganese electrolytique importe des Etats-Unis, et employe 
egalement dans les fabriques d'alliages d'aluminium, de magnesium etde cuivre. 

Les consommateurs de mineral de manganese a piles seches sont la 
National Carbon Limited et la Mallory Battery Company of Canada Limited, 
toutes deux de Toronto, la Burgess Battery Company Limited, de Niagara Falls 
et la Ray--0-Vac (Canada) Limited de Winnipeg. 
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PRIX 

Les prix du manganese aux Etats-Unis, selon l' E & MJ Metal and Mineral 
Markets en date du 27 decembre 1965, etaient les suivants: 

Mineral de manganese, l'unite-tonne forte, caf ports des 
E. -U., droits d'importation en sus: 

Minimum 48% de Mn (peu d'impuretes) 
46% de Mn 

Les prix varient d'apres les impuretes 

Manganese metal, la livre, 99. 9 p. 100, electrolytique, 
franco lieu d' expedition: 

Regulier 
Deshydrogene 
4% N 
6% N 

Ferromanganese, la tonne forte, par wagonnee, en gros 
morceaux, en vrac franco lieu d'expedition, fret 
normalise jusqu'au producteur le plus proche: 

Regulier 74-76% de Mn 
78-82% de Mn 
pauvre en phosphore 

Qualite reguliere d'importations, 74-76% de Mn, 
livre a Pittsburgh/Chicago 

Teneur moyenne en C, la livre de Mn, livre, en gros 
morceaux 

Manganese «MS», la livre de Mn 
Pauvre en carbone, la livre de Mn: 

Pauvre en phosphore 
0.10% c 
0. 30% c 
0. 75% c 
Manganese «DQ» 

Silicomanganese, la livre, par wagonnee, franco lieu 
d'expedition, fret normalise jusqu'au producteur le 
plus proche: 

12 1/2-16% Si, 3% C 
16-18% Si, 2% C 
18 1/2-21% Si, 1 1/2% C 

80c. 
75c. - 78c. 

28.85c. 
29.60c. 
33.60c. 
34.60c. 

$167. 50 (nominal) 
173 " 
183 " 

$160-$165 

l6.4c. 

29c. 
26c. 
24. 5c. 
24c. 
23.5c. 

8c. 
8. 2c. 
8.5c. 

nominal 
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Spiegel, la tonne brute, franco lieu d'expedition: 

16-19% Mn 
19-21% Mn 
21-23% Mn 

CANADA 
Minerai de manganese 
Manganese metal electro-

lytique pour alliages 
Ferromanganese et spiegel, 

maximum de 1 % de Si par 
rapport au Mn contenu 

Silicomanganese, plus de 
1% de Si par rapport au 
Mn contenu 

,,. 
ETATS-UNIS 
Mineral de manganese* 
Manganese metal, non ouvre 
Ferromanganese 

Maximum de 1 % de C 

De 1 a 4% de C 
Plus de 4% de C 

Spiegel 

Regulier 
$87 

89 
91. 50 

TARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 
britannique 

en franchise 

en franchise 

en franchise 

en franchise 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 

5% 

le. 

1 1/2c. 

Poids contrOle 
$88 

90 
92.50 

Tarif 
general 

en franchise 

20% 

1 1/4c. 

1 3/4c. 

0. 25c. la livre de Mn contenu 
1. 875c. la livre plus 15% ad valorem 

0. 6c. la livre de Mn contenu 
plus 4. 5% ad valorem 

0. 9375c. la livre de Mn contenu 
0. 625c. la livre de Mn contenu 
75c. la tonne forte 

*Droits de douane suspendus jusqu'au 30 juin 1967. 
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Le mercure 

J. G. GEORGE* 

Si l' on excepte les petites quantites de mercure produites en 1955, 1964 et 1965, 
dans la region de Bridge River dans le sud de la Colombie-Britannique, aucune 
exploitation minfore de ce metal n I a ete faite au Canada depuis 1944 annee de 
fermeture des mines Pinch! Lake et Takla, situees toutes deux en Colombie
Britannique. Les proprietes de Pinch! Lake et de Takla, exploitees comme 
mines souterraines pendant la Seconde Guerre mondiale par la Cominco Ltee, 
et la Bralorne Pioneer Mines Limited respectivement, renferment les deux 
gi.sements de mercure les plus importants connus au Canada. La mine de 
Pinchi Lake etait de beaucoup la plus riche, et durant les annees de son exploi
tation, de 1940 a 1944 inclusivement, sa production a atteint plus de 4 millions 
de livres de mercure. La mine Takla a ete exploitee de novembre 1943 a 
septembre 1944, sa production a atteint quelque 124, OOO livres. Le cinabre 
(HgS) est le principal mineral existant dans les deux proprietes situees a 90 
milles l' une de I' autre, le long de la zone de failles de Pinchi qui s' etend du 
nord au nord-ouest a travers la Colomble-Britannique centrale, dans la division 
mlni~re d' Omineca. Avant 1940, le Canada a produit, par intermittence, 
d' autres petites quantites de mercure dans des mines situees a I' est et au nord 
de Bralorne, et dans les environs du lac Kamloops, dans le sud de la Colombie
Britannique. 

Les importations canadiennes de mercure en 1965 ont plus que triple 
par rapport a celles de I' annee precedente. La consommation officielle de 
mercure au Canada en 1965 etait deux fois celle de 1964. 

SITUATION MONDIALE 

En 1965, l' Es pagne et l' Italie ont fourni ensemble plus de la moitie de la pro
duction mondiale de mercure estimee a 275, OOO flasques **. Les sept pays 
grands producteurs ont ete par ordre d'importance I' Espagne, l' Italie,I' URSS, 

*Division des ressources minerales 
**Une flasque contient 76 livres. 
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TABLEAU 1 

Mercure canadien: productioo, commerce et consommation 

1964 1965p 

PRODUCTION 
Colombie-Britannique ...... , 

IMPORTATIONS 
Grande-Bretagne ......... . 
:i::spagne ..•............... 
Etats-Unis .........••..... 
Yougoslavie .....•....•.... 
Autres pays ..•.........•.. 

Total ........••.....•..... 

CONSOMMATION, metal 
Produits chimiques lourds .. 
Produits pharmaceutiques 

et chimiques affines .••... 
Appareils electriques ...••. 
Recuperation de l' or ..... . 
Divers ..•...••.•.•........ 

Total ..•.•.•••....•.....•. 

Livres 

5, 548 

29,000 
141,800 

26, 400 
34, 200 
62,500 

293,900 

190,846 

3,109r 
2,875 
2,653 
8,821 

208,304 

$ 

22,848 

107,748 
407,781 

99,652 
132,871 
243,318 

991,370 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire r: revise 

TABLEAU 2 

Livres $ 

1,520 13, 249 

474,400 2,077,366 
400,400 1,798,505 
121,200 1, 174, 229 
41,000 258,358 
34,900 271,129 

1,071,900 5,579,587 

390,750 

109 
22,405 
2,381 

351 

415,996 

Mercure: production, commerce et consommation, 1956-1965 

Production Importations Exportations Consommation 

Metal Metal Se ls Metal Metal 
(livres) (livres) ($) (livres) (livres) 

1956 450,006 1,819 5,953 212,800 
1957 400, 710 24,225 1,425 215,344 
1958 197,073 10,918 2,830 151,021 
1959 141, 219 6,137 10,458 161,987 
1960 243, 091 6,915 1,918 139,627 
1961 312,913 3,764 150,588 
1962 245,059 3,838 135,291 
1963 447' 592 9,521 147' 396 
1964 5,548 293,900 208,304r 
1965p 1,520 1,071,900 415,996 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire -: neant .. : non disponible r: revise 
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TABLEAU 3 

Production mondiale de mercure* 1961, 1964 et 1965 
(en flasques de 76 livres) 

1961 1964 

Espagne ...................... 51,202 78,322 
Italie ......................... 55,376 57,001 
URSS ......................... 25,000 35,000 
Chine continentale ............. 26,000 26,000 
Etats-Unis ................... 31,662 14, 142 
Mexique ...................... 18,101 12,560 
Yougoslavie ................... 15,954 17,318 
Japon ........................ 5,437 4,812 
Perou ........................ 3,001 3,275 
Turquie o o o o o o o o • o o o o o o o o o 00 • o 1,881 2,615 
Philippines ................... 3,167 2,496 
Tchecoslovaquiee ............. 725 725 
Chili ......................... 1,509 275 
Roumanie ..................... 350 194 
Tunisie ...................... 54 
Bolivie •••••••••••••• 0 •• 0 ••• 32 
Canada ....................... 73 
Colombie ..................... 191 3 

Total mondiale ................ 240, OOO 255,000 

Mercure 

1965p 

82,760 
57,291 
40, OOO 
26,000 
19,582 
18,000e 
16,419 
4,820e 
3,280e 
2,620e 
2,500e 

725 
370e 
200e 
174 

30 
20 

3 

275,000 

Source: Mineral ·Industry Surveys, Mercury in the First Quarter of 1966, du 
Bureau of Mines des :gtats-Unis. 
*Les donnees estimatives etant exprimees en chiffres ronds, la production 
totale ne correspond pas exactement a l' addition des totaux pour chaque pays. 
p: preliminaire e: estimatif -: neant 

la Chine continentale, les Etats-Unis, le Mexique et la Yougoslavie, Leur pro
duction reunie representait pres de 95 p. 100 de la production mondiale de 
mercure. 

Aux Etats-Unis, la production miniere a decline progressivement pour 
passer de 33, 223 flasques en 1960 a 14, 142 en 1964, mais en 1965 cette tendance 
s' est renversee avec une production evaluee a 19, 582 flasques. Les Etats-Unis, 
tout en etant les plus grands consommateurs de mercure au monde, n'ontjamais 
pu en produire suffisamment afin de repondre a leurs besoins; leur consomma
tion a atteint 76, 454 flasques en 1965. Quant aux autres pays etrangers, aucune 
donnee statistique n' est disponible, mais on sait que la Grande-Bretagne, la 
France, le Japon, l' URSS et l' Allemagne occidentale consomment des quantites 
croissantes de mercure. La Chine continentale et la Russie, lesquelles etaient 
habituellement des exportateurs de mercure, ont pratiquement cesse les expor
tations de ce metal au debut de 1963 et au contraire en auraient achete, a la fin 
1964, des quantites considerables a des pays d' Europe. 11 semble, toutefois, 

95188-25 
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TABLEAU 4 

Consommation de mercure aux Etats-Unis, selon i'utilisation 
(en flasques de 76 livres) 

Usage 1961 1964 

Agriculture ('.IT compris les fongicides et 
les bactericides pour fins industrielles) ... 2,557 3,144 

Amalgamation ...•...................•... 278 667 
Catalyseurs .•...................•....... 707 656 
Preparations dentaires ..............•.... 2,154 2,612 
Appareils electriques • • e e 0 D 0 0 D D 0 D De D D D D D 10,255 10,690 
Production electrolytique du chlore et 

de la soude caustique ......•........•... 6,056 9,572 
Usage general en laboratoire .•...•........ 1,484 18,516* 
Instruments industriels et de reglage .•.•.. 5,627 4,972 
Peinture: 

Anti-berniques •.............•.......... 915 547 
Anti-moisissure D D D D 0 D 0 D 0 D 0 De 0 D D D D 0 0 D 0 D 5,146 4,898 

Fabrication de papier et de pate ii papier ... 3,094 2, 148 
Produits pharmaceutiques .........•...•.. 2,515 5, 047 
Redistille** ......••..................... 9,013 11,405 
Autres ..••.............•................ 5,962 7,734 

Total •• 0 •••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 55,763 82,608 

1965 

3, 116 
495 
924 

1,619 
14,764 

8,753 
2,827 
4,628 

255 
7, 534 

619 
3,261 

12,257 
15,402 

76,454 

Source: statlstiques de 1961 et 1964 tirees du rapport preliminaire du Bureau 
of Mines des Etats..:unis, Minerals Yearbook 1964;statistiques de 1965 du 
Bureau of Mines des Etats-Unis, Mineral Industry Surveys, Mercury in the 
First Quarter of 1966. 

*Ce chiffre represente les quantites totales; d' apres les references, il se re
partit comme suit: usage general en laboratoire = commerce 1, 516, gouver
ment 17, 000. 

**Le mercure redistille est employe dans plusieurs applications comme le 
mercure pur. 

qu' il a ete possible en 1965 de se procurer du mercure chinois, par petites 
quantites et de fac;ion irreguliere. Dans une large proportion, l' augmentation 
recente de la consommation mondiale de mercure est due ii l' expansion gene
rale dans le monde de l' industrie des plastiques, qui a necessite la construc
tion d' un plus grand nombre d' usines de chlore et de soude caustique, ainsi 
qu' ii l' expansion rapide de l' industrie electrique. 

Il importe de signaler qu' en 1965 les prix du mercure ont atteint de 
nouveaux sommets. La demande plus elevee a entrafne une penurie de ce metal, 
bien que la production se soit intensifiee dans plusieurs secteurs, elle est 
restee inferieure aux estimations anterieures. Cette penurie et les prix eleves 
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ont assurement encourage la substitution d' autres produits dans certaines appli
cations. Toutefois, vers la fin de l' annee, le prix ayant baisse l' on prevoyait 
une accentuation de cette tendance jusqu' en 1966. 

A la fin de 1965, les reserves du gouvernement des l!!tats-Unis totali
saient 200, 365 flasques (l' objectif des reserves etant de 200, OOO flasques). Ces 
chiffres ne tiennent pas compte des surplus conserves par la Commission de 
l' energie atomique des Etats-Unis (AEC). En janvier 1965, 55, 500 flasques 
provenant des reserves de l' AEC ont ete offerts aux consommateurs americains; 
a la fin de septembre, 30, 700 etaient vendus. Les 24, 800 flasques restantes et 
les 38, OOO flasques additionnelles liMrees par l' AEC le 22 octobre 1965 fai
saient partie du programme de vente a cette date. Ce programme a longterme 
qui prevoit la mise en circulation mensuelle de 1, 500 flasques doit normalement 
se prolonger jusqu' au debut de 1969. 

USAGES 

Le mercure, longtemps employe pour l' extraction de l' or et de l' argent des 
minerais par amalgamation, est peu utilise actuellement dans ce procede. Au 
cours des dernieres annees il sert par ordre d' importance, pour la fabrication 
d I appareilS electriqUeS, COmme Cathode danS la production electrolytique dU 
chlore et de la soude caustique, la fabrication de peintures anti-moisissure, 
celle d' appareils industriels et de reglage, de produits pharmaceutiques, d' in
secticides, de fongicides et de preparations dentaires. Ses usages militaires 
comprennent la fabrication de fulminate pour les munitions et les detonateurs, 
de piles electriques et, comme catalyseur, dans la preparation des produits 
destines a la guerre chimique. En raison de sa capacite d' absorption des neu
trons, le mercure est utilise, ces dernieres annees, comme ecran protecteur 
contre les radiations atomiques. Bien que de plus en plus, de grandes quantites 
de mercure doivent entrer dans l' installation initiale pour la production elec
trolytique du chlore et de la soude caustique, la consommation reelle du mercure 
est minime dans ce procede de fabrication. 

PRIX ET TARIFS DOUANIERS 

Al' exception d' une Iegere baisse en fevrier et en mars 1965, le prix du mer
cure par flasque (76 livres) franco a bord New York, cote dans l' E & MJ Metal 
and Mineral Markets a augmente constamment, passant de $475-$490 au debut 
de janvier a un nouveau sommet de $725-$775 a la fin de juin. Depuis, une ten
dance a la baisse l' a amene a $535-$540 en fin d' annee. Le prix moyen durant 
l' annee a atteint $570. 75 la flasque, soit une augmentation de 80 p. 100 sur 
1964. Le prix a l' entrepot, cote dans le Metal Bulletin de Londres' s I est eleve 
de £150 la flasque (76 livres) au debut de janvier 1965 a un sommet de £265 a 
la mi-juin. Le prix de £265 a prevalu jusqu' au debut de septembre, puis est 
redescendu constamment pour atteindre £200 en find' annee. 

95188-25! 
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TABLEAU 5 

Prix du mercure a New York et a Londres 
(en dollars par flasque de 76 livres) 

New York* Londres** 

1956 259. 92 238.68 
1957 246. 98 232.36 
1958 229 .. 06 214.98 
1959 227.48 208.61 
1960 210.76 197.86 
1961 197.61 181. 87 
1962 191. 21 172.79 
1963 189.45 171. 42 
1964 314.79 280.90 
1965 570.75 217.50 

*Engineering and Mining Journal. **MiningJournal 
(Londres), equivalent de celui des Etats-Unis. 

Le mercure est importe en franchise au Canada. Le droit de 25c. la 
livre ($19 la flasque) de mercure est demeure en vigueur aux Etats-Unis. 
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Le mica 

J.E. REEVES* 

D'apres les donnees preliminaires de la statistique, les expeditions de phlogo
pite canadienne ont considerablement decline en 1965. Apres la fermeture de 
sa mine a Cantley (Quebec) au debut de l'annee, la Blackburn Brothers, Limited 
a cesse ses expeditions de phlogopite en petites feuilles au Japan. Des le debut 
de 1966, la societe a ferme son usine de broyage a sec et mis fin a sa longue 
participation dans l'industrie de la phlogopite au Canada. Une certaine quantite 
de phlogopite de rebuts est encore produite en d'autres regions du Quebec. 

Les importations de muscovite brute a bon marche ont ete considera
blement mains elevees qu'en 1964. Quant aux importations de muscovite broyee 
et en feuilles de prix plus eleve, leur volume total a augmente, mais la valeur 
globale a diminue. La muscovite brute et en feuilles sert principalement dans 
l'industrie de l'electricite; en provenance de l'Inde, une importantequantiteentre 
au Canada en passant par les Etats-Unis. De la muscovite broyee propre a 
!'utilisation comme matiere de charge est produite aux Etats-Unis. Selan les 
donnees de la statistique de 1964 du Bureau of Mines des Etats-Unis, le Canada 
a importe 2, 348, 954 livres de muscovite broyee, d'une valeur de $131, 925 
(E. -U.), so it pres de la moitie des 5, 190, 700 livres de mica en feuilles et mus
covite broyee en provenance de ce pays (voir tableau 1). 

Le Canada a exporte au Japan de la phlogopite en petites feuilles et de 
la phlogopite de rebuts aux !:tats-Unis; ces exportations ne sont plus enregis
trees separement. 

PRODUCTION MONDIALE 

La production mondiale de mica a augmente legerement en 1963 et 1964, puis 
semble avoir diminue en 1965. Presque toute la production des Etats-Unis 
provient de rebuts de mica ou de paillettes de muscovite destines au broyage. 
L'lnde est la principale source de muscovite en feuilles; avec le Canada, laRepu
blique Malgache est la seule autre source de phlogopite. Le commerce se fait 
a l' echelle mondiale. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Mica: production, commerce et consommation 

1964 1965p 

Livres $ Livres 

PRODUCTION (expeditions) 
Pare ....................... 20,454 35,679 
Brut ............. · · · • · · · • · · 68,100 14,820 
Broye •........•.....•...... 615,968 27,659 
Rebuts .•••.....•...•.•...•. 493,640 7,867 

Total .....•.........•...... l, 198, 162 86,025 886,550 

IMPORTATIONS 
Brut ..•.••...•••.•.....••.. 

Etats-Unis ................ 542,000 14,075 226,000 
Bresil .•.•.....•..•.•••... 2,000 4,803 2,000 

Total •••.•..•....•••.••..• 544,000 18,878 228,000 

En feyJlle§ et brQ)'.e 
Etats-Unis •...•••.•••••••• 5, 190, 700 512,038 5,770,200 
Inde •.•••...••.•••..••.••• 103,000 48, 891 153,900 
Grande-Bretagne ••••••.•••. 45,600 5,567 83, 100 
Bresil .••••••..••••.•••••• 700 1,587 400 

Total •••.••.•••.••.••.••.• 5, 340, OOO 568,083 6,007,600 

Ouvre 
Etats-Unis ................ 737,086 
Grande-Bretagne •.•••.••••• 4,519 
Suede ••.•••..•.•••..••.•.• 

Total ••.•.••.•..••••.•••.• 741,605 

1963 1964 

CONSOMMATION (donnees disponibles) Livres 
Peintures, pates a boucher 

les joints .••..•.••••.••••• 
Caoutchouc •.••.•.•••••••..• 
Appareils electriques .....•.. 
Papeteries et planches murales 
Produits d'asphalte ...•••.•.. 
Autres produits •...•..••.••• 

Total •..•.••••..••••.••••••• 

1,972,000 
646,000 
428,000 
272,000 
36,000 
78,000 

3,432,000 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire -: neant .. : non disponible 

1,632,000 
694,000 
510,000 
290,000 
282,000 
764,000 

4,172,000 

$ 

29,560 

4,792 
4, 166 

8,958 

422,477 
50,310 

8,062 
856 

481,705 

579,730 
21,622 
4,023 

605,375 
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TABLEAU 2 

Mica: production,. commerce et consommation, 1956-1965 
(en livres) 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965p 

Production* 

1, 843, 811 
1,282,416 
1,504,933 

813,834 
1,702,605 
1,816,160 
1,204,034 
1,183,041 
1,198, 162 

886,550 

Importations** 

324,900 
501,900 

1,047,700 
1,340,400 
1,838,800 
1,475,800 
2,306,300 
1,737,600 
5,884,000 
6,235,600 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Exportations** Consommation 

277,800 4,524,810 
362, 200 4,028,926 
300, 100 3,547,396 
423,800 3,622,000 
488,800 3,448,000 
222,400 3,782,000 
200,200 2,954,000 

3,432,000 
4, 172, OOO 

*Expeditions des producteurs. **Mica brut et en feuilles, y compris le mica 
hroye en 1964 et 1965. 
p: preliminaire .. : non disponible 

TABLEAU 3 

Production mondiale de mica 
(en milliers de livres) 

Etats-Unis .•....•..........•...• 
Inde ••..•..•...•...........•.•.• 
Norvege ..•...••...........•..•• 
Republique de I' Afrique du Sud ..•. 
Bresil •.•..........•••...•..••.. 
Republique Malgache •••.•....••.. 
Canada .•......•••..••...••..••• 
Australie ........•....•..•.•.•.• 
Autres pays •...........•.•...•.• 

Total ...•.....•.•.•....••....... 

1963 

218,749 
75,121 

4,719 
3,289 
2,128 
1,183 
1,100 

93, 711 

400,000 

1964 

229,701 
65,898 
8,800 
6,800 
3,289 
1,504 
1,198 
1,100 

91,710 

410,000 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1964 et 
Commodity Data Summaries, janvier 1966. 
e: estimatif .. : non disponible -: neant 

1965e 

220,000 
84,400 

2,800 

887 

336,000 
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TECHNOLOGIE 

L'importance du mica dans l'industrie est due a ses caracteristiques physiques 
exceptionnelles. Ce mineral possecte des proprietes dielectriques stables et 
elevees, une forte resistance aux hautes temperatures et une faible conductivite 
thermique, son clivage parfait permet de le separer aisement en minces feuilles 
flexibles, elastiques, resistantes et transparentes. La preparation du mica en 
feuilles se fait surtout manuellement et exige de l' experience. Broye en poudre 
fine, le mica conserve sa forme de particules en paillettes, constituant un avan
tage dans ses nombreux usages comme matiere de charge et de poudrage. 

La muscovite de haute qualite qui possede les meilleures proprietes 
dielectriques de tous les types de mica est employee en majorite comme isolant 
dans les circuits a haute frequence et haut voltage, ainsi que dans les conden
sateurs. Sa grande resistance et sa transparence permettent de l'utiliser avec 
profit en vitrerie. De couleur rougeatre, verte ou brune ou incolore, elle se 
trouve dans les pegmatites granitiques. Le broyage par voie humide de rebuts 
propres et de paillettes de muscovite donne une poudre onctueuse, bien dela
minee, possedant un haut degre de reflectivite. 

La phlogopite, ou mica ambre, possede des degres variables de puis
sance dielectrique, de durete, de force structurale et autres proprietes, nean
moins sa resistance thermique superieure lui donne une certaine valeur. La 
phlogopite se trouve couramment dans certaines parties du sud-ouest du Quebec 
et du sud-est de !'Ontario, frequemment en veines irregulieres, accompagnee 
d'apatite verte et de calcite rose. Ses proprietes varient selon sa composition 
qui, elle-meme, lui procure une couleur allant de presque incolore a brun fonce. 

USAGES 

Le mica est utilise en feuilles naturelles, en lamelles de clivage et broye. 
Le mica en feuilles naturelles sert d'isolant dans l'equipement elec

trique et electronique et dans les appareils domestiques et industriels. Des 
quantites moins importantes sont employees dans !'isolation thermique et, 
comme materiau transparent,il remplace le verre sur les manometres de chau
diere et les regards de fours. Son prix depend de la variete, des dimensions 
et de la qualite, selon les applications envisagees. Une certaine tendance a 
utiliser des substituts s'est etablie, mais la muscovite de haute qualite est 
encore tres demandee. 

Les lamelles de mica refendu sont assembiees en feuilles pour servir 
a la fabrication de ruban OU de tissu. Suivant certains procedes de moulage et 
de cuisson du liant, des produits d' insulation souples et tres varies sont obtenus. 
Ces feuilles ont remplace les feuilles naturelles dans les limites de leurs carac
teristiques physiques et electriques. Elles peuvent etre taillees OU moulees 
pour en faire des rondelles, des tubes et bien d'autres objets. La majeure 
partie des lamelles de mica refendu ainsi utilisees provient de la muscovite. 

Comme substitutsaux feuilles assembiees, du papier de mica et des 
planches de mica sont fabriques a l'aide de mica broye et de liant, selon un 
procede technique similaire a celui de la fabrication du pa pier. Le papier de 
mica a l' a vantage de presenter une epaisseur plus uniforme. 

La plus grande partie du mica est consommee sous la forme broyee. 
Le mica broye a sec, qu'il s'agisse de muscovite ou de phlogopite, sert au 
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poudrage des produits d'asphalte ainsi que des pneus et chambres a air. 11 
entre dans la composition des pa.tes a jointoyer les planches murales, a.insi que 
dans certaines peintures; lors du forage des puits de petrole il est introduit 
comme aide dans les boues de forage afin d'en faciliter la circulation. La mus
covite broyee par voie humide sert de matiere de charge pour les pigments de 
peintures, les produits plastiques et le caoutchouc dur; elle sert de lubrifiant 
de moulage et d' agent de poudrage dans la fabrication des pneus de caoutchouc 
et, a un degre moindre, elle est utilisee pour ses effets decoratifs sur les 
papiers peints. 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Muscovite naturelle en blocs 
Le classement selon les dimensions et la qualite de la muscovite en 

blocs est fait suivant les normes etablies par l' American Society for Testing 
Materials (prescription D351-57T). Pour le calcul des dimensions, ce clas
sement est obtenu en prenant la surface du plus petit rectangle inscrit et la lon
gueur du plus petit cote; le classement selon la transparence tient compte du 
degre de la teinte donne par les impuretes. 

Phlogopite naturelle en feuilles 
Au Canada, la phlogopite en feuilles est classee suivant ses dimensions 

lineaires. Les plus couramment utilisees sont: 1 x 1, 1 x 2 et 1 x 3 pouces. 
Sur le plan de la qualite, la phlogopite ne fait l'objet d'aucun classement 

officiel, mais generalement les varietes souples et claires sont considerees 
comme ayant les meilleures proprietes dielectriques. 

Mica broye 
Les seules prescriptions appliquees concernent le mica utilise comme 

pigment. La designation D607-42 de l' ASTM exige de la muscovite broyee par 
voie humide ayant une densite maximum en vrac de 10 livres au pied cube avec 
un minimum d'humidite et d'impuretes; 93 p. 100 des particules de cette mus
covite doivent traverser le tamis de 325 mailles. Pour les autres usages, les 
prescriptions font l'objet d'un accord entre le producteur et le client. 

Le mi.ea broye par voie seche se vend en particules de differentes gros
seurs, depuis celles dont le calibre traverse le tamis de 20 mailles et employees 
comme agents de poudrage, jusqu'a celles tamisees a 200 mailles ou moins, et 
qui servent a d'autres fins. Le mica broye par voie humide traverse genera
lement le tamis de 200 mailles au moins. Le mica broye dans un pulverisateur 
prend de l' importance en raison de la demande croissante de fines traversant 
le tamis de 325 mailles. 

PRIX 

Selon l'E & MJ Metal and Mineral Markets du 13 septembre 1965, les prix du 
mica quotes aux Etats-Unis, etaient les suivants: 
Mica a rondelles, la livre 
Mica broye par voie humide, la tonne courte 
Mica broye a sec, la tonne courte 
Mica de rebut, la tonne courte 

95188-26 

$ 0.07-$ 0. 12 
160 - 180 

34 75 
30 40 
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Le molybdene 

V.B. SCHNEIDER* 

La production de molybdene au Canada en 1965 a augmente pour la sixieme 
annee successive. Les expeditions de molybdene contenu dans les concentres 
de molybdenite (MoS2), dans l' oxyde molybdique (Mo03) et dans le ferromolyb
dene se sont elevees au nouveau sommet de 10, 200, OOO livres evaluees a 17 
millions et demi de dollars; le record precedent, etabli en 1964, avait atteint 
1, 200, OOO livres environ estimees a $2, 100, OOO. La production canadienne en 
1965 a tres probablement place le Canada au troisieme rang des producteurs 
mondiaux de molybdene, apres les Etats-Unis et la Russie. La consommation 
de molybdene au Canada, avec un tonnage sans precedent de 1, 700, OOO livres 
reflete une demande accrue d'aciers allies. 

La production de molybdene dans le monde non communiste en 1965 a 
augmente de 22 millions de livres sur celle de 1964 et s' est etablie aux environs 
de 100 millions de livres. Dans sa publication Commodity Data Summaries de 
janvier 1965, le Bureau of Mines des Etats-Unis estime que la production de 
molybdene des pays du bloc communiste en 1965 est restee sensiblement la 
meme qu'au cours des dernieres annees avec un total de 16 millions et demi de 
livres. 

La penurie de niolybdene apparue en 1963 a continue a se faire sentir 
en 1966, malgre une production accrue et la mise sur le marche, par la 
General Services Administration, de trois millions de livres de molybdene 

prises sur les reserves nationales des :I!: tats -Unis et considerees comme en exces 
sur le montant du stock fixe. Au de but de 1966, le Congres americain a decide de 
reduire de 68 a 55 millions de livres le stock des reserves nationales et de 
mettre la difference a la disposition de la consommation du pays en 1966. 

L' augmentation sans precedent de la demande de molybdene aux:Etats
Unis au cours des cinq dernieres annees est le resultat des progres technologiques 
et de 11 accroissement de l' activite economique. Les m~mes conditions existaient 
en Europe et au Japon jusqu' au moment ou l' emploi du molybdene a ete genera
lement admis dans des techniques en pratique depuis longtemps aux Etats-Unis. 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Molybdene: production, importations et consommation 

1964 1965p 

Livres $ Livres $ 

PRODUCTION ( expectitions) 1 .. 1,224,712 2,057,383 10,165,370 17,508,987 

IMPORTATIONS 
Oxyde molybdique2 

Etats-Unis ..••..••..•..•..• 
URSS .....•..•.....•...•.. 
Espagne, ..••...•...•...•.. 

Total. ...•.....•..•........ 

F erromolybdene 
Etats-Unis3 ...........•... 

CONSOMMATION (teneur en Mo) 
Selon les types 

Oxyde molybdique. ......... . 
Ferromolybdene ........... . 
Molybdene metal .•...•.••.. 
Fil de molybdene .....••.... 
Autres formes4 ...•....•.. 

Total ..•.••.........•..... 

Selon l' emploi 

452,800 
37,700 

490,500 

271, 605 

892,264 
277,327 
31,309 

7,449 
53,105 

1,261,454 

Alliages ferreux et nonferreux l, 209, 350 
Lubrifiants et pigments . • . . . 44, 505 
Produits electriques 

et electroniques ••.•.....•. 7,599 

Total .••.....•....•.....•.• 1,261,454 

Source: Bureau federal de la statistique. 

521,162 649' 700 647' 942 
186,079 105,800 444,740 

4,000 8,473 

707,241 759,500 1,101,155 

391,631 398,460 525,967 

1,702,589 

1, 702. 589 

lExpeditions par les producteurs d' oxyde molybdique et de concentres de molyb
dene (contenu en Mo). 2poids bruts. 3Exportations des ttats-Unis de ferromo
lybdene (poids brut) au Canada declarees par le Bureau of Commerce des ttats
Unis dans Exports of Domestic and Foreign Merchandise (Rapport 410). Les 
chiffres d' importations de ferromolybdene ne sont pas disponibles separement 
dans la statistique canadienne officielle sur le commerce. 4Acide molybdique, 
molybdate de calcium, molybdate de sodium. 
p: preliminaire -: neant .• : non disponible 

95188-26~ 



TABLEAU 2 

Molybdene: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(livres) 

Production 1 Exportations2 lmEortations 
Molybdate Oxyde Ferro-
de calcium3 molybdique4 molybdene5 

1956 842,263 1,318,200 322,295 955,308 495, 748 
1957 783,263 6,009,8007 285,576 477,304 237,233 
1958 888,264 l,892,200 135,333 304,822 196,000 
1959 748,566 3,748,300 75,987 305,762 164,366 
1960 767,621 .. 236,936 656,062 230,600 
1961 771, 358 .. 46,648 266,399 211, 779 
1962 817,705 .. 103,274 328,424 131,358 
1963 833,867 .. 148,402 258,765 125,869 
1964 1,224,712 . . .. 490,500 271, 605 
l965p 10,165,370 . . .. 759,500 398,4:60 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Consommation6 

855,468 
698,420 
519,124 
928,505 

1,042,077 
L 135, 610 
1, 261, 380 
1, 306, 193 
1,261,454 
1, 702, 589 

lAnnee 1956, expeditions par les producteurs de concentres de molybdene (teneur en Mo); a partir de 1957, oxyde 
molybdique et concentres de molybdene (teneur en Mo). 2Exportations de concentres de molybdene pour 1956 (poids 
brut); de 1957 a 1959 inclusivement, exportations d' oxyde molybdique et de concentres de molybd~ne (poids brut). 3Poids 
brut y compris l'oxyde de vanadium et de tungstene. 4Poids brut. 5Exportations des Etats-Unis au Canada indiquees 
dans le United States Exports of Domestic and Foreign Produce. Poids brut. 6Agents d'addition au molybdene (teneur 
en Mo), suivant les rapports des consommateurs. 7y compris 4, 892, 600 livres d'oxyde molybdique exporteesawtEtats
Unis. Cette quantite provenait de concentres de molybdene importes des Etats-Unis pour grillage au Canada. 
p: preliminaire .. : non disponible 

"' 00 

""' 
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Les alliages d'acier, autres que l'acier inoxydable et l'acier a outillage utili
saient la majeure partie du molybdene, toutefois, depuis cinq ans, son emploi 
dans les aciers inoxydables a double. Une bonne partie de ces aciers resistant 
a la corrosion est employee par l'industriedes produits chimiques; actuellement 
une nouvelle technique s' est ouverte pour l'emploi de ces aciers dans les 
garnitures d1automobiles. L'addition de 1 p. 100 de molybdene aux garnitures 
en acier inoxydable augmente leur resistance a la corrosion, meme a l'action 
extremement puissante du sel employe pour le degla9age des voles de commu
nications. De nombreuses autorites dans l'industrie sont d'avis que la penurie 
actuelle de molybdene se fera sentir jusqu' en 1967, qu' elle pourrait meme 
devenir plus grave et se prolonger jusqu'en 1968 suivant le developpement de la 
guerre du Viet-nam. Passe cette date, les programmes d'expansion actuel
lement en cours aux Jf:tats-Unis, au Canada et au Chili devraient assurer une 
production largement suffisante pour repondre a toutes les demandes previsibles. 
Lorsque les sources d'approvisionnement seront assurees, il est probable que 
l'industrie trouvera de nouveaux usages pour l'emploi du molybdene, comme 
elle l'a fait pour le nickel au cours des annees 1920. 

La molybdenite (MoS2), ou sulfure de molybdene, est le minerai le plus 
courant de ce metal et le seul exploite commercialement de nos jours. Elle 
renferme 60 p. 100 de molybdene et 40 p. 100 de soufre. D'une densite de 4. 6 
a 4. 7, elle ressemble au graphite par sa consistance et sa structure, mais en 
differe quanta la couleur du trait; au grillage, elle degage promptement des 
vapeurs de soufre. La densite du graphite, plus basse que celle de la molybde
nite, mesure de 2. 1 a 2. 2. 

PRODUCTION 

Canada 
La production canadienne de molybd~ne en 1965 provenait de quatre 

mines au Quebec et de trois en Colombie-Britannique. Au Quebec, les mines 
de la Molybdenite Corporation of Canada Limited, de la Preissac Molybdenite 
Mines Limited, de l 'Anglo-American Molybdenite Mining Corporation et de la Gaspe 
Copper Mines, Limited, societe filiale de la Noranda Mines Limited ont fourni 
17 p. 100 de la production canadienne. Les producteurs de la Colombie
Britannique ont ete l.' Endako Mines Ltd. ; la Brynnor Mines Limited, societe 
filiale de la Noranda Mines Limited (la Boss Mountain Division de la Noranda 
Mines Limited a ete transferee il la Brynnor en juin); et la Bethlehem Copper 
Corporation Ltd. Seules la Molybdenite Corporation, la Gaspe Copper Mines 
et la Bethlehem ont recupere du molybd~ne en 1964. 

Au Quebec, la mine de la Molybdenite Corporation est situeeaLacorne, 
juste au nord de Val-d'Or, ou la societe exploite aussi une usine de grillage 
pour la conversion du concentre Mos2 en oxyde molybdique de qualite technique, 
produit dont tous les genres de sels et de composes de molybdene sont obtenus. 
L' usine a une capacite tbeorique journaliere de 900 tonnes. En 1965, la societe 
a traite 253, OOO tonnes de mineral titrant 0. 24 p. 100 de MoS2 dont elle a 



Chantier d'explaitatian de malybdene de l'Endoko Mines limited dons le centre de 
la Colomb;e-Britannique, peu opres son entree en production en juin 1965. 

Travaux de depouillement a la mine Endako. 
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recupere 683, 202 livres de molybdene, ainsi que du bismuth comme sous-produit. 
Les reserves de minerai il la fin de l' annee ont ete estimees il 304, OOO tonnes 
titrant 0. 26 p. 100 de MoS2. En 1965, les concentres traites et expecties par 
la societe l'ont ete sous forme de Mo03 alors que les annees precedentestoutes 
ses ventes ou partie des ventes etaient faites sous forme de concentres de MoS2. 
La Preissac Molybdenite Mines Limited, dans laquelle la Molybdenite Corpora
tion of Canada Limited detient un interet important, a commence en septembre 
1965 !'exploitation de sa mine de la region du lac Preissac, il cinq milles envi
ron au nord de Cadillac. La societe possede un four de grillage pour la conver
tion de la molybdenite en oxyde molybdique et !'installation pour la transformation 
de l' oxyde en ferromolybdene. La production visee annuelle est de l'ordre de 
1, 200, OOO livres de molybdene sous forme de concentres, d' oxyde ou de 
ferromolybdene. L' Anglo-American Molybdenite Mining Corporation a commence 
en aout !'exploitation de sa mine situee a environ trois milles au nord de Cadillac. 
L'estimation des reserves de minerai a donne un total de trois millions de 
tonnes titrant o. 36 p. 100 de MoS2. La societe possede une usine d'ime capacite 
de l, 200 tonnes par jour oil elle recupere du bismuth comme sous-produits. La 
Gaspe Copper Mines, Limited recupere des concentres de molybdenite comme 
sous-produit de son exploitation de cuivre a Murdochville (Quebec); elle a ainsi 
produit 493,492 livres de Mo en 1965. Lorsque l'amenagement de sa mine 
Copper Mountain ainsi que l'agrandissement de son concentrateur seront termi
nes en 1967, la societe pourra certainement porter sa production annuelle de 
molybdene a un million de livres. 

En Colombie -Britannique, la Brynnor Mines Limited a commence a 
exploiter sa mine Boss Mountain en mai et a produit environ 1, 300, OOO livres 
de concentres de Mo; elle espere obtenir une production approximative de trois 
millions de livres en 1966. L'Endako Mines Ltd. de son cote a commence en 
juin l'exploitationdesaminepresd'Endako, d' une capacite tMorique de 10,000 
tonnes par jour. A la fin de l'annee, l'usine fonctionnait au rythme journalier 
de 15, OOO tonnes. La production a atteint 6, 638, 217 livres de molybdene dont 
un million de livres ont ete converties sur place en oxyde molybdique aumoyen 
d'un four d'une capacite journaliere de 10 tonnes d'oxyde. Sous forme de con
centres, les 5,600,000 livres restantes ont ete expediees enEuropeetauJapon. 
La production depassera probablement 11 millions de livres en 1966. La 
Bethlehem Copper Corporation Ltd. recupere des concentres de molybdene 
comme sous-produit de sa mine de cuivre de Highland Valley. Son circuit de 
recuperation de molybdene, mis en service en 1964, a ete ferme durant la 
majeure partie de 1965 et la production de Mo n'a atteint que 30, OOO livres. La 
soc!ete espere reactiver son circuit de recuperation en 1966 pour atteindre une 
production possible de 250, OOO livres. 

La Masterloy Products Limited a grille des concentres a son usine a 
Duparquet (Quebec) et a produit du ferromolybdene a son usine pres d'Ottawa 
(Ont. ). La Red Mountain Mines Limited, constituee en vue d'exploiter la pro
priete molybdenifere de la Torwest Resources (1962) Ltd., pres de Rossland 
(C. -B.), commencera la production au debut de 1966 au rythme initial et 
journalier de 400 tonnes de charge. La BritishColumbia Molybdenum Limited, 
societe filiale de la Kennecott Copper Corporation, a commence au printemps 
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EXPLOIT ANTS DE MINE 

1. Bethlehem Copper Corporation Ltd. 
2. Brynnor Mines Limited (Boss Mountain) 
3. Endako Mines Ltd. 
6. Preissac Molybdenite Mines Limited 
7. Anglo-American Molybdenite Mining Corporation 
8. Molybdenite Corporation of Canada Limited 
9. Gaspe Copper Mines, Limited 

MINES EN VOIE D' AMENAGEMENT 

4. Red Mountain Mines Limited (1966) 
5. British Columbia Molybdenum Limited (1967) 

USINES DE GRILLAGE 

3. Endako Mines Ltd. 
6. Preissac Molybdenite Mines Limited 
8. Molybdenite Corporation of Canada Limited 

10. Masterloy Products Limited 
Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent a ceux indiques 

sur la carte. 
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1965, des travaux de construction sur son terrain situe juste au sud d' Alice Arm 
et a 90 milles au nord de Prince-Rupert. La construction du concentrateur et 
des batiments auxiliaires commencera a peu pres a la meme epoque. La 
societe prevoit une production journaliere de minerai de 6, OOO tonnes au cours 
du second semestre de 1967 et une production annuelle a l'usine entre 4 et 5 
millions de livres de concentres de molybdene. 

La recente mise en valeur de nouvelles mines et la penurie constante 
de molybdene ont stimuie !'exploration de terrains molybdiniferes a travers le 
Canada. En Colombie-Britannique, la Phelps Dodge Corporation of Canada, 
Limited a poursuivi ses travaux de sondage sur sa propriete du lac Haven, a 80 
milles a l'ouest du lac Burns. L'Amax Exploration, Inc., societe filiale de 
l' American Metal Climax, Inc. , a fait des sondages au diamant sur plusieurs 
terrains en Colombie-Britannique et poursuivra son programme d' exploration 
en 1966 sur trois des proprietes sondees en 1965. La propriete de l' Amax sur 
le mont Hudson Bay a ete cedee a une autre division de 1 'American Metal 
Climax, Inc. pour des fins d'exploration et demise en valeur. Une galerie a 
flanc de coteau permettra de circonscrire une importante zone mineralisee in
diquee par des forages en surface; la societe prevoit que la galerie principale et 
les ouvrages lateraux representeront 11, OOO pieds de forage. En Ontario et au 
Quebec, plusieurs gftes connus de molybdenite sont reexamines. La Pax Inter
national Mines Limited a continue !'exploration de sa propriete du lac Ryan, en 
Ontario. La Molybdenum Limited a annonce son intention de foncer un puits de 
mine et de percer des galeries de recherche sur le terrain molybdenifere de 
High Lake de l'Evenlode Mines Limitea, dans la division miniere de Kenora (Ont. ). 

En se basant sur les rapports obtenus des mines tant en production 
qu' en preparation pour l' exploitation, la Division des ressources minerales 
estime que les reserves de molybdene du Canada atteignent environ 340 mil
lions de livres de Mo contenu dans du minerai titrant 0. 25 p. 100 ou plus de MoS2. 

Etats-Unis 
Les Etats-Unis produisent et consomment le plus de molybdene et de 

produits de molybdene au monde. En 1965, leur production et leurs expeditions 
ont atteint le nouveau sommet d'environ 77 millions de livres. D'apres le rap
port annuel de l' American Metal Climax, Inc. , la consommation americaine 
d'un total de 53 millions de livres de molybdene a egalement marqueunnouveau 
record.· Le Molybdenum, Monthly (24 fevrier 1966) du Bureau of Mines des 
Etats-Unis indique que les exportations de minerai, de concentres et d'oxyde de 
molybdene en 1965 comparativement aux 24, 900, OOO livres de 1964, ont totalises 
26, 700, OOO livres de Mo contenu. Le record maximum des exportations des 
Etats-Unis a atteint 35, 700, OOO livres en 1961. 

La mine Climax de la Climax Molybdenum Company, division de 
l'American Metal Climax, Inc., est la plus grande productrice de molybdene 
au monde. Le rapport annuel de la societe indique que la production de cette 
mine en 1965 a ete de 50 millions de livres de Mo. La zone Ceresco Ridge du 
gtte mineral de Climax a, au cours de sa premiere annee d' exploitation, fourni 
environ 4, OOO tonnes sur la moyenne journaliere de 39, 900 tonnes de la mine. 



Etats-Unis 
URSS 
Chili 
Chine 
Canada 
Perou 
Japon 
Autres pays 

Total 
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TABLEAU 3 

Production mondiale de molybdene sous forme 
de minerais et de concentres 

(tonnes courtes) 

1963 1964 

32,506 32,803 
6,250e 6,600e 
3,200 4,297 
l,650e l,650e 

417 612 
588 431 
366 306 
473 501 

45,450 47' 200 

1965e 

38,500 
6,600 
4,500 
1,650 
5,082 

300 

58,250 

Sources: Bureau federal de la statistique; Bureau of Mines des Etats-Unis, 
Minerals Yearbook, 1964 et Commodity Data Summaries, janvier 1966. 
e: estimatif .. : non disponible 

La Climax Molybdenum a annonce aussi que les travaux de construction 
se poursuivent a sa nouvelle usine de Climax, au Colorado. Celle-ci utilisera 
un procede hydrometallurgique de recuperation du molybdene oxyde actuellem:ent 
perdu dans les residus. L'usine traitera quotidiennement environ 5, 700 tonnes 
de minerai a forte teneur en oxyde afin d' en obtenir le molybdene, apres la 
recuperation du sulfure. La nouvelle usine entrera en exploitation au cours du 
deuxieme trimestre de 1966 et environ trois millions de livres de Mo pourront 
titre recuperees chaque annee. La Climax Molybdenum depense aussi 25 millions 
de dollars pour l'amenagement de sa mine d'Urad, au Colorado. L'usine ouvrira 
vers le milieu de l'annee 1967 et la societe espere atteindre une production an
nuelle de sept millions de livres. La societe a egalement termine son usine de 
transformation a Rotterdam, en Hollande, dont l'ouverture est prevue pour avril 
1966; le potentiel de l'usine permettra de convertir en oxyde molybdique le 
molybdene contenu dans 12 millions de livres de concentres. 

La Molybdenum Corporation of America (Molycorp) vient apres la 
Climax Molybdenum Company pour la fabrication de produits de consommation 
en molybdene. En 1965, elle a termine l'amenagement de sa mine et de son 
usine de Questa. La production annuelle d'environ 10 millions de livres de 
concentres de Mo sera traitee dans les usines de conversion de la ·societe a 
Washington et a York (Pennsylvanie). La mine Questa se trouve dans le comte 
de Taos, region nord-centrale du Nouveau-Mexique, sur le versant occidental 
de la chatne Taos des monts Sangre de Cristo. L' extraction se fera a ciel ouvert 
pendant dix annees au moins. 

Parmi les principaux producteurs de molybdene recupere comme sous
produit de !'extraction du cuivre, mentionnons la Kennecott Copper Corporation, 
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TABLEAU 4 

Consommation de molybdene aux Etats-Unis, selon !'usage 
(en milliers de livres de molybdene contenu) 

1963 1964 

Acier 
A coupe rapide 2,089 2,155 
Autres alliages 22,869 27,489 
Divers* 931 1,095 
Moulages en fonte grise et malleables 3,287 3,525 
Cylindres de laminoirs (acieries) 1,907 2,181 
Tiges ~ souder 238 249 
Alliages ~ haute temperature 1,396 1,522 
Molybdene metal (fil, tige et feuille) 1, 548 1, 371 

Produits chimiques 
Catalyseurs 688 963 
Pigments et autres composants 

pour couleurs 908 865 

Divers** 1,617 1,704 

Total 37,478 43, 119 

1965e 

46, 937 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1963 et 1964. 
*Comprend les moulages autant que l' acier pour travail ~ chaud et l' acier ~ 
outillage. *"'Comprend les alliages speciaux, les lubrifiants, les produits re
fractaires, les aimants et les moulages resistants 1l la corrosion et l'l la chaleur. 
e: estimatif .. : non disponible 

la Bagdad Copper Corporation, la Phelps Dodge Corporation, la San Manuel 
Copper Corporation, l' Union Carbide Nuclear Company, l' American Smelting 
and Refining Company et la Duval Corporation. La Kennecott, qui vient au 
deuxieme rang parmi les plus grands producteurs de concentres de molybdene 
au monde, a annonce que sa recuperation de Mo en 1965 a totalise 19,300, OOO 
livres, soit une augmentation de 5, 400, OOO livres sur 1964. Ces chiffres com
prennent l' ensemble de la production de ses exploitations des Etats-Unis et du 
Chili. 

La publication Congressional Record-Senate du 25 avril 1966 indique 
que les reserves nationales des Etats-Unis en minerais et concentres de molyb
dene au 19 janvier 1966 atteignaient 69, 034, 253 livres' dont 1, 034' 253 etaient 
en surplus du montant des reserves prevues. Une v§rification des besoins 
nationaux au de but de 1966 par l' Office of Emergency Planning a revele qu I on 
pouvait sans danger reduire le stock des reserves h 55 millions de livres, ce 
qui permettrait de disposer de 14 millions de livres. 
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Autres pays 
Depuis de nombreuses annees, le Chill vient au deuxieme rang des pays 

non communistes comme producteur de molybdene, qu' il obtient en tant que 
sous-produit de ses grandes mines de porphyre-cuivre. Depuis 1939, la Braden 
Copper Company recupere des concentres de molybdenite du minerai de cuivre 
de sa mine El Teniente. En 1958, l' Anaconda Company a amenage un atelier de 
recuperation de molybdenite sur sa propriete cupri:tere de Chuquicamata; elle 
indique d' autre part que le mineral de cuivre de sa mine El Salvador renferme 
egalement un fort pourcentage de molybdene. Le Chili exporte lamajeure partie 
de ses concentres de molybdenite aux pays de l' Europe occidentale. Les pre
mieres estimations fixent la production chilienne pour 1965 i1 environ 9, 300, OOO 
livres de Mo contenu. La Phelps Dodge Corporation rap po rte qu' elle a recupere 
1, 450 tonnes de concentres de MoS2 i1 son concentrateur de cuivre de Toquepala 
(Perou). 

La Chine, la Coree du Nord et 1' URSS produisent du molybdene, mais 
le montant de leur production est inconnu. Les rapports indiquent que durant 
les annees 1950' trois gttes importants de molybdene ont ete decouverts en 
Chine' dans la partie mediane des monts Ch I in Ling (province de Shensi) et 
dans les provinces de Shansi et de Kirin. Le Bureau of Mines des Etats-Unis 
estime que le Bloc sino-sovietique a produit 16 millions et demi de livres de 
molybdene en 1965. 

CONSOMMATION ET USAGES 

Environ 67 p. 100 du molybdene sont consommes sous forme d' oxyde molybdique; 
viennent ensuite le ferromolybdene et le molybdene en poudre. Le molybdene est 
utilise en quantites moindres sous forme de molybdate de calcium, de sodium 
et d' ammonium, de bisulfure de molybdene et de concentre de molybdenite 
ajoute directement i1 l' acier fondu. 

De faibles quantites de molybdene donnent aux pieces lourdes d' acier 
une durete et une tenacite uniformes. Cette propriete d' augmenter la force et 
la resistance de 1' acier constitue l' effet le plus notable obtenu par l' addition du 
molybdene i1 l' acier. 

Le molybdene metallique est un metal refractaire produit sous forme 
de barres, feuilles, plaques, tubes et fil. 11 est superieur i1 la plupartdes autres 
metaux dans les alliages resistants aux hautes temperatures il entre done en 
quantites importantes dans l' industrie de l' electronique et dans la fabrication 
de pieces de missiles de courte duree utile; toutefois, les moteurs i1 carburant 
solide fonctionnant i1 des temperatures superieures au point de fusion du molyb
dene vont diminuer le rt>le de ce metal dans certaines pieces de ces missiles. 

L' emploi des produits chimiques derives du molybdene augmente 
depuis uncertain nombre d' annee. Comme catalyseur, le molybdene est utilise 
dans les procedes destines i1 relever l' indice d' octane de l' essence et dans la 
desulfuration. Environ 55 p. 100 du molybdene utilise par l' industrie des pig
ments servent i1 la fabrication de l' orange molybdene. L' emploi du molybdene 
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comme oligo-Mement dans le conditionnement des sols bien que peu repandu 
encore, progresse de plus en plus. 

Le molybdene a une grande valeur strategique pour les Etats-Unis, non 
seulement pour ses proprietes particulieres dans les alliages, mais parce qu' il 
peut substituer partiellement le tungstene, le nickel. le chrome et le vanadium 
dans les aciers faiblement allies et certains aciers a coupe rapide. 

Parmi les consommateurs canadiens les plus importants de produits de 
base de molybdene, mentionnons: en Ontario, l 'Atlas Steels Division de la Rio 
Algom Mines Limited, Welland; l' Algoma Steel Corporation, Limited, Sault-
Sainte-Marie; la Dominion Foundries and Steel, Limited, Hamilton; la Welmet 
Industries Limited, Welland; la Compagnie Generale Electrique du Canada 
Limitee, Toronto; la Steel Company of Canada, Limited, Hamilton, et la 
Dominion Colour Corporation Limited, New Toronto; au Quebec, la Crucible 
Steel of Canada Ltd., Sorel; la Canadian Steel Foundries Division de la Hawker 
Siddley Canada Ltd., Montreal, et la Dominion Brake Shoe Company, Limited, 
Joliette; en Nouvelle-Ecosse, la Dominion Steel and Coal Corporation, Limited, 
Sydney. 

PRIX 

La mercuriale du 27 decembre 1965 de l'E & MJ Metal and Mineral 
Markets indique les prix suivants du molybdene aux Etats-Unis: 

Molybdene en poudre, reduit au Carbone, franco 
lieu d' expedition ..................................... . 

Concentre de molybdene, Mo contenu (95% MoS2) 1 

franco Climax, recipient en sus ....................... . 

Trioxyde molybdique, Mo contenu, franco lieu d' expedition 
en sacs .............................................. . 
en bidons . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ferromolybdene, Mo contenu, emballe, franco lieu 
d' expedition, 0.12 - 0. 25% C, en poudre, la 
livre de Mo (lots de 5, OOO livres): 
en morceaux ........................................ . 
en poudre ........................................... . 

Molybdate de calcium, Mo contenu, en morceaux, 
emballe. ............................................ . 

$ la livre 

3.35 

1. 55 

1. 74 
1. 75 

2-.04 
2.10 

1. 78 
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TARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 

britannique 

Tarif 
nation la plus 

favorisee 

CANADA 
Molybdate de calcium et 
oxyde molybdique •........ en franchise 
Bandes de molybd~ne ...... en franchise 
Fil, tubes et tiges de 
molybd~ne et molybd~ne 
importe par les fabri-
cants de lampes et d' ac-
cessoires de radio ........ en franchise 
Ferromolybd~ne .......... en franchise 
Minerais et concentres 
de molybd~ne .... . . . . . . . . en franchise 

ETATS-UNIS 
Minerals et concentres de molybd~ne ......... . 
Molybdate de calcium, ferromolybd~ne 
et composes de molybd~ne ................... . 
Molybd~ne metal, la livre de Mo contenu: 

Non ouvre ............................... . 
Ouvre ................................... . 
Scories et rebuts ......................... . 

(les droits de douane sur les rebuts 
ont ete suspendus jusqu' au 30 juin 1967) 

en franchise 
en franchise 

en franchise 
5% 

en franchise 

24c. 

20c. plus 6% 

20c. plus 6% 
25.5% 
21% 

Tar if 
general 

5% 
30% 

30% 
5% 

en franchise 
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Le nickel 

A, F. KILLIN* 

La production et la consommation de nickel dans le monde libre ont atteint de 
nouveaux sommets en 1965. La consommation de nickel a suivi parallelement 
!'augmentation de la production et de la consommation des aciers inoxydables 
et des alliages nickel-acier. La consommation estimative de nickel a ete de 9 
p. 100 plus elevee qu'en 1964 et a atteint 365,000 tonnes. La production a ega!e 
sensiblement la consommation, mais n'a pu etre suffisante pour reapprovision
ner les inventaires epuises en 1964. 

Le Canada est le plus grand producteur de nickel au monde; sa produc
tion en 1965 a connu une augmentation de 32, 659 tonnes en quantite et $56, 011, 544 
en valeur sur celle de 1964 et a atteint 261, 155 tonnes evaluees a $435, 332, 054. 

Les exportations en 1965 des trois plus importants produits de nickel 
ont augmente par rapport a 1964 de 19,584 tonnes, evaluees a $32, 186, 818, 
portant ainsi le tonnage a 258, 480 tonnes, d'une valeur de $389, 954, 932. Les 
exportations de nickel sous forme de concentres et de mattes ont augmente de 
7, 561 tonnes; celles sous forme de travertin d'oxyde, de 5, 156 tonnes et celles 
sous forme de grenailles, d'anodes, de cathodes, etc. , ont augmente de 6, 867 
tonnes. 

Aux Etats-Unis, la General Services Administration (GSA) a annonce 
une augmentation du taux annuel de deblocage de nickel des reserves gouverne
mentales, dont le tonnage est passe de 15 millions a 25 millions de livres; la 
General Services Administration a en outre indique qu'une nouvelle augmentation 
serait peut-etre annoncee prochainement. Les plus grands producteurs cana
diens et le producteur americain se sont mis d'accord pour acheter 164 millions 
de livres de nickel de la GSA. 

Tous les secteurs de l'industrie du nickel sont optimistes quant a la 
consommation de nickel dans l'avenir. Un producteur canadien estime que la 
consommation sera d'environ 600, OOO tonnes vers 1975. La plupartdesproduo
teurs etrangers et ceux du pays ont commence a agrandir leurs usines. Les 
projets d'agrandissement actuels et futurs sont examines dans les chapitres sur 
les mises en valeur canadiennes et mondiales. 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Nickel: production, commerce et consommation 

1964 l965p 

Tonnes $ 
Tonnes 

$ 
courtes courtes 

PRODUCTIONl 
Toutes formes 

Ontario •••.•••.....••.... 162,094 267,764,039 192,655 319, 771, 106 
Manitoba .......•...•.... 62,365 104,772,910 63,284 106,798,018 
Quebec ...•.••...••...•.. 2,338 3,928,771 3,305 5,552,450 
Colombie-Britannique ...•. 1,699 2,854,790 1, 911 3,210,480 

Total. ..•....••....•...•• 228,496 379,320,510 261,155 435,332,054 

EXPORTATIONS 
Minerais, concentres, 

mattes ou SEeiss 
Grande-Bretagne .•....•.. 44,398 72,302,999 47,067 77,025,888 
Norvege2 ...•.••.......•• 27,937 39,364,238 32,810 49,887,419 
Japon .......•... · · · .• • · · 1,879 1,807,394 2,124 2,072,463 
Etats-Unis .....•.•.....•. 494 710,042 326 449,145 
Allemagne occidentale .... 58 64,133 

Total. ...•..•...•.....•.. 74,766 114, 248, 806 82,327 129,434,915 

Travertin d'o~de 
Etats-Unis ........•....•. 23,485 33,289,679 27,069 38,593,770 
Grande-Bretagne .•....... 6,490 9,063,987 7,388 10,564,385 
Allemagne occidentale. .... 1,873 2,882,335 2,333 3,661,098 
Belgique et Luxembourg •.. 1,013 1,590,676 1,001 1,572,092 
France .......••..••..... 516 810,274 976 1,532,399 
Australie ...•.....••..... 1,239 1,737,068 741 1,052,022 
Suede ••.....•......•.•.. 262 408,868 469 732,001 
Italie .............•...••. 668 1,041,729 473 743,010 
Autriche .•........••..•.. 136 213,545 300 471, 739 
Mexique ••.....•...•..••• 29 44,162 95 150,130 
Japon •....•....••...•... 86 138,345 49 80,063 
A utres pays •...•......••. 3 4,894 62 94,151 

Total •..•......•......••• 35,800 51,225,562 40,956 59,246,860 
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Tableau 1 (suite) 
1964 196~p 

Tonnes $ 
Tonnes 

$ 
courtes courtes 

EXPORTATIONS (suite) 

Nickel et rebuts d'alliages 
de nickel 
Etats-Unis· · · · . · • · · · · · · • · . 959 524,485 861 539,226 
Allemagne occidentale .•... 52 810 56 2,258 
Japon .••...••.. ,., •.. , .•. 25 2,200 
Norvege .....•.•......••.. 30 27,258 
Finlande ...•.. , ..•..••.••. 22 41, 115 
France ... , •..•. , ......... 4 2,869 20 12,847 
Grande-Bretagne .......••• 48 29,513 22 19,643 
Autres pays ....••.• , ..•..• 18 3,521 10 9,752 

Total. ... , •....•••... , •... 1,081 561,198 1,046 654,299 

Anodes 1 cathodes 1 lingots 1 

tiges et grenailles 
Etats-Unis ...............• 92,152 137,252,374 110, 137 162,749,253 
Grande-Bretagne~ .•...•••. 26,133 38,569,061 15,135 22,244,989 
Allemagne occidentale ..••. 2,842 4,587,418 2,218 3,601,545 
Japon .•.••...• , •••.•..... 2,224 3,701,963 1,902 3,158,612 
France ........••.•••••.•. 579 968,517 1,309 2, 170, 941 
Australie ....•••..•....... 1,050 1,688,340 1,129 1,718,095 
Inde •....•.......•........ 613 1,020,592 909 1,510,332 
Suede ............••...... 368 590,374 499 809,278 
Italie •.•................. 436 704,352 422 686,418 
Argentine ......... , .....• 321 547,220 345 614,955 
Mexique .................. 222 370,242 244 404,167 
Bresil .........•.......•.. 347 580, 199 2214 400,643 
Belgique et Luxembourg .... 84 141,120 151 253,932 
Autres pays ..•............ 959 1,571,974 553 949,997 

Total. ......•......••....• 128, 330 192,293,746 135,197 201,273,157 

Produits ouvres en nickel ou 
en alliage de nickel 1 n.d. a. 
Etats-Unis .........•......• 2, 080 3,615,747 2,296 4,437,245 
Rep. de l'Afrique du Sud ..• 26 102,721 350 931,615 
Suisse ...•.......•........ 13 26,160 250 491,080 
Inde .•..•...•.....•.....•. 112 206,681 52 91, 344 
Nouvelle-Zelande .••.•..••. 42 183,357 50 214,712 
Grande-Bretagne .....•.... 81 266,084 43 145,514 
Mexique ....•.• , ..•...•.•• 35 59,344 32 54,572 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes 
$ Tonnes $ 

courtes courtes 

EXPORTATIONS (fin) 
Produits ouvres en nickel ou 

en alliage etc. (fin) 
Allemagne occidentale •••.. 22 37,305 22 38,990 
Japon ...•..••..••...•.... 26 47,868 24 40,518 
Guyane britannique ••....•. 26 20,200 16 9,790 
Autres pays ••.•...••..••• 95 286,057 45 135,310 

Total. ...•.......••.....•• 2,558 4,851,524 3,180 6,590,690 

IMPORTATIONS 
Anodes 1 cathodes 1 lingots 1 tiges 

et grenailles de nickel 
Norvege ....••. · ••.••..•.• 10,162 17,372,685 12,082 20,790,906 
Etats-Unis .••.•.•........ 274 593,866 90 228,079 
Allemagne occidental& ..•. 8 18,974 

Total ......•.......••..••• 10,444 17,985,525 12,172 21,018,985 

Lingots 1 blocs 1 tiges 1 barres 
a trl\filer en alliage de nickel 
Etats-Unis ....•.......•... 606 1,521,774 610 1,800,080 
Allemagne occidentale •...• 4 16,583 
Grande-Bretagne ....•..•.. 2 4,301 949 

Total .•.••.......••.....•• 608 1,526,075 614 1,817,612 

Produits ouvres en nickel ou en 
alliage de nickel1 n. d. a. 
Etats-Unis .....•.......... 1,465 4,354,450 2,154 6,660,215 
Grande-Bretagne ...•..•••. 53 184,698 53 204,176 
Allemagne occidentale ..••.. 18 49,754 34 84,419 
Suede ........•........... 15 62,674 23 90,227 
Autres pays .......•... · · · · 5 17,857 

Total ..•.•...•..•.••...... 1,556 4,669,433 2,264 7,039,037 
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CONSOMMATION3 

Tonnes 
courtes 

Toutes formes......... . . • • 6, 899 

399 

1964 

Source: Bureau federal de la statistique. 

$ Tonnes 
courtes 

Nickel 

1965p 

$ 

1 Y compris le nickel affine et le nickel contenu dans les oxydes et les sels 
produits, plus le nickel recuperable dans la matte et les concentres exportes. 
2Pour affinage et reexportation. 3consommation de nickel sous toutes ses 
formes (metal affine, oxydes et sels) declaree par les consommateurs. 
p: preliminaire -: neant n. d. a. : non designe ailleurs .•. : moins 
d'une tonne 

EXPLOITATION ET MISE EN VALEUR AU PAYS 

Le Canada fournit toujours environ 80 p. 100 du nickel du monde libre. 
L'International Nickel Company of Ganada, Limited (INCO) et la Falconbridge 
Nickel Mines, Limited sont les deux plus grands producteurs de nickel au 
monde, ils fournissent environ 72 p. 100 de la production canadienne. Les 
deux societes ont installe des laboratoires modernes de recherches. L'INCO, 
la Falconbridge et la Sherritt Gordon Mines, Limited, autre principal produc
teur canadien, recherchent activement de nouveaux gisements. 

Quebec 
Deux petits producteurs ont produit 3, 305 tonnes de nickel en 1965. 

La Lorraine Mining Company Limited, pres de Belleterre, a commence a 
produire au mois de mars 1965. Elle exploite une usine a capacite journaliere 
de 400 tonnes et livre un concentre de nickel-cuivre en vrac a la fonderie de 
l' INCO, a Copper Cliff (Ont. ). La societe a continue en meme temps le travail 
de mise en valeur et d' explorations souterraines. 

La Marbridge Mines Limited, qui appartient conjointement a la 
Falconbridge Nickel Mines et a la Marchant Mining Company Ltd. , a extrait 
journellement 350 tonnes de minerai de nickel-cuivre de ses mines pres de 
Malartic. Le minerai transporte par camion a Pusine Voisine de la Canadian 
Malartic Gold Mines Limited y est concentre; un certain tonnage de ces con
centres de nickel-cuivre a ete expedie a la fonderie de la Falconbridge pour 
affinage. En 1965, la societe a procede a !'exploitation d'un gisement nouvel
lement decouvert, situe environ a 3, OOO pieds au sud du premier puits et, au 
cours du second semestre de l'annee, le traitement du mineral commenc;ait. 

Dans la region de l'Ungava, au Nouveau-Quebec, la New Quebec Raglan 
Mines Limited, creee par la fusion de la Raglan Quebec Mines Limited et de la 
Bilson Quebec Mines Limited, societe filiale de la Falconbridge, a continue 



TABLEAU 2 

Nickel: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

P roduction 1 Exportations Importations2 Consommation3 

Mattes 
et Travertin Metal 

autres d'oxyde affine Total 

1956 178,515 70, 715 1,767 104,356 176,838 2,554 5,545 
1957 187,958 73,694 1,706 103,258 178, 658 2,091 4,532 
1958 139,559 67,659 1,393 85,168 154,220 2,155 4,099 
1959 186,555 65,657 4,157 102, 111 171, 925 1,857 4,059 
1960 214,506 73,910 13,257 108,350 195,517 1,762 4,861 
1961 232,991 92,938 18,022 133,504 244,464 4,304 4,935 
1962 232,242 77,410 11, 120 121,712 210,242 7,494 5,322 
1963 217,030 83,392 15,208 109,156 207,756 10,973 5,869 
1964 228,496 74,766 35,800 128,330 238,896 10,444 6,899 
l965p 261,155 82,327 40,956 135,197 258,480 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lMetal affine et nickel contenu dans les oxydes et les sels produits plus le nickel recuperable dans la matte et dans les 
concentres exportes. 2Nickel contenu dans les barres, les tiges, les bandes, les feuilles et les fils; nickel et nickel 
argentifere contenus dans les lingots et le nickel-chrome contenu dans les barres. 3Jusqu'en 1959, expeditions de 
metal affine faites aux marches du pays par les producteurs canadiens; apres 1959, consommation de metal sous toutes 
les formes (metal affine, oxydes et sels) declaree par les consommateurs. 
p: preliminaire 

..,.. 
0 
0 
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l' exploration de sa propriete dans la zone de nickel de l'Ungava. La New Jersey 
Zinc Exploration Company (Canada) Ltd. a procede dans le pare provincial de 
la Gaspesie a !'exploration d'une venue de nickel-cuivre de pauvre qualite. 

Ontario 
Les plus grandes societes productrices de nickel au monde sont situees 

dans le district du bassin de Sudbury (Ont. ). La production des mines de l'INCO 
et de la Falconbridge dans cette region et celle de la Metal Mines Limited a 
Gordon Lake, dans le nord-ouest de !'Ontario, s'est elevee a 30, 561 tonnes de 
plus qu' en 1964, soit a un total de 192, 655 tonnes. 

L'INCO a augments la production de ses huit mines et de ses deux 
fonderies dans le district de Sudbury, et celle de son affinerie a Port Colborne. 
Les mines actives de la societe ·sont: Creighton, Frood-Stobie, Garson, Levack. 
Murray, Clarabelle, Crean Hill et MacLennan. La societe a annonceun impor
tant plan d'expansion dont les principaux points comprennent le fon<;age d'un 
puits de 7, 150 pieds a la mine Creighton, une production accrue a la mine 
Frood-Stobie, l'entree en production des mines Totten (1966), Copper Cliff 
North (1967), Kirkwood (1967), Coleman (1967), et Little Stobie (1968); le 
projet prevoit egalement la construction a la mine Stobie d'un nouveau concen
trateur d'une capacite journaliere de 22, 500 tonnes ainsi que la modernisation 
et l'agrandissement des sections du grillage et du refroidissement des mattes 
a la fonderie de Copper Cliff. La capacite de production des usines de l'INCO 
au Canada sera d1environ 500 millions de livres de nickel en 1968. 

Malgre une extraction assez importante de 19, 750, OOO tonnes de mine
rai en 1965, les reserves de minerai des mines de l' !NCO en Ontario et au 
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Manitoba ont augmente de 2, 436, OOO tonnes pour atteindre 306, 203, 000 conte
nant 9, 274, OOO tonnes de nickel-cuivre. 

La Falconbridge Nickel Mines, Limited a continue la production a ses 
six mines, ses trois usines et sa fonderie de la region de Sudbury. La societe 
a fait installer un nouveau haut-fourneau a la fonderie et elle a commence, a 
la mine Strathcona situee sur le versant nord du bassin de Sudbury, 1a cons
truction d'une usine d'un potentiel journalier de 6, OOO tonnes. Afin de preparer 
le gisement de Strathcona a la production pour 1967, la societe a procede au 
forage d'un puits et au trac;age souterrain. La capacite de production annuelle 
de la Falconbridge passera de 65 millions a 100 millions de livres de nickel 
d'ici 1967. 

Les reserves de minerai de la Falconbridge ont augmente de 3, 024, OOO 
tonnes et ont atteint 55, 260, OOO tonnes en 1965; ces reserves ont un contenu 
combine de nickel-cuivre de 1, 162, OOO tonnes. 

La Metal Mines Limited, troisieme producteur ontarien de nickel, a 
execute !'exploration et le trac;age d'un grte decouvert recemment a sa propriete 
de Gordon Lake. Au gisement en exploitation, la production a continue et des 
concentres de nickel-cuivre ont ete expedies a la fonderie de l'INCO, a Copper 
Cliff. 

La Sheridan Geophysics Limited a pris une option sur la propriete de 
nickel Aer, de l' Associated Arcadia Nickel Corporation Limited, dans le canton 
de Denison de la region de Sudbury. Le trac;age souterrain a indique la presenc.e 
d' environ 800, OOO tonnes de mineral de nickel-cuivre et la societe construit 
actuellement sur la propriete une usine d'une capacite de 1, OOO tonnes par jour. 
La production doit commencer en 1966, au rythme journalier de 500 tonnes de 
mineral. 

L'INCO a execute des travaux d' exploration de surface et des forages 
au diamant, a une venue de nickel-cuivre dans la region de Shebandowan. Elle 
projette le fonc;age d'un puits et !'exploration souterraine pour 1966. 

La Texmont Mines Limited a continue l' exploration de surface et sou
terraine de son gisement de nickel dans les cantons Bartlett et Geikie, situes 
a environ 20 milles au sud-ouest de Timmins. Les reserves de minerai, d' une 
teneur moyenne de 1 p. 100 en nickel, sont de l' ordre de 4, 700, OOO tonnes. 

Manitoba 
La production de nickel au Manitoba est passee de 62, 365 tonnes en 

1964, a 63, 284 tonnes en 1965. L'INCO a continue la production et les travaux 
de trac;age a sa mine Thompson. Par ailleurs, elle prepare a la production 
pour 1967 la mine Birchtree, situee a environ trois milles de la mine Thompson. 
et pour 1968, la mine Soab, situee a 40 milles de la mine Thompson. 

La Sherritt Gordon Mines Limited de Lynn Lake a continue la produc
tion de concentres de nickel-cuivre destines a son affinerie de Fort Saskatchewan 
(Alb. ). La societe a egalement produit du nickel affine a partir de mattes 
achetees a la Societe Le Nickel, exploitatrice des gisements lateritiques de 
nickel en Nouvelle-Calectonie. 
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PRODUCTEURS 

1. Marbridge Mines Limited 
2. Lorraine Mining Company Limited 
3. Region de Sudbury 

Falconbridge Nickel Mines, Limited (5 mines, 1 fonderie) 
The International Nickel Company of Canada, Limited 
(8 mines, 2 fonderies) 

4. Metal Mines Limited 
5. The International Nickel Company of Canada, Limited 

(mine et fonderie de Thompson) 
6. Sherritt Gordon Mines, Limited 
7. Giant Mascot Mines, Limited 

., 
PRODUCTEURS EVENTUELS 

8. Region de Sudbury 
Falconbridge Nickel Mines, Limited (mine Strathcona) 

Nickel 

The International Nickel Company of Canada, Limited (5 mines) 
9. Region de Thompson 

The International Nickel Company of Canada, Limited (2 mines) 

AFFINE RIES 

10. The International Nickel Company of Canada, Limited 
(Port Colborne) 

11. The International Nickel Company of Canada, Limited 
(Thompson) 

12. Sherritt Gordon Mines, Limited (Fort Saskatchewan) 

~ les numeros de reference ci-dessus se rapportent ii ceux 
indiques sur la carte. 



Soci8te et emplacement 

Quebec 
Lorraine Mining Company Limited, 

Belleterre 

Marbridge Mines Limited, Malartic 

Ontario 
Falconbridge Nickel Mines, Limited 

(mines Falconbridge, East, Onaping, 
Hardy, F ecun is et North) , 
Falcon bridge 

TABLEAU 3 

Sociiites productrices, 1965 

Capacite de l'usine 
(tonnes de minerai/jour) 

400 

350 
(minerai broye a la 
Canadian Malartic 
Gold Mines Limited) 

3,000 
(Falconbridge) 

1, 500 (Hardy) 
2, 400 (Fecunis) 

Minerai produit 
en 1965 ( 1964) 

(tonnes courtes) 

162,533 

2,246,918 
( 1, 960, OOO) 

Qualite 
Ni Cu 

o. 65 1. 42 

Mise en valeur 

A continue la mise en valeur du 
gisement connu. Exploration 
souterraine poussee pour decou
vrir du minerai nouveau. 

Exploitation des mines connues, 
exploration et mise en valeur 
d'un nouveau gisement situe a 
3, OOO pieds au sud du puits de 
production. 

1. 53 0. 76 Exploitation approfondie dans les 
mines Falconbridge et East. 
Gisement nord mis en valeur 
pour extraction par le puits de 

·1a mine Fecunis. Creusage d'un 
puits, mise en valeur a la mine 
Strathcona et construction d'une 
usine de 6, OOO tonnes par jour a 
Strathcona. 

>l>-
0 
>I>-



The International Nickel Company of 
Canada, Limited (mines Creighton, 
Frood-Stobie, Garson, Levack, 
Murray, Crean Hill, Clarabelle 
et Mac Lennan), Copper Cliff 

Metal Mines L.imited, Werner Lake 
Division, Gordon Lake 

Manitoba 
The International Nickel Company of 

"' Canada, Limited (mine Thompson), 
~ 
"' Thompson 
"' I 
"" ..., 

Sherritt Gordon Mines, Limited, 
Lynn Lake 

Colombie-Britannigue 
Giant Mascot Mines, Limited, Hope 

30,000 (Copper 
Cliff) 
12,000 
(Creighton) 
6, OOO (Levack) 

700 

6,000 

3,500 

1,250 

16,704,143 
( 14, 007' 969) 

.. 

1,363,583 
( l, 362, 693) 

330,954 
(324, 635) 

.. . . A Creighton, creusage en cours 
d'un puits jusqu'a 7, 150 pieds 
au-dessous du cadre. La mine 
MacLennan a commence a pro-
duire. La production a la mine 
Stobie a ete augmentee et les 
mines Totten, Copper Cliff North, 
Kirkwood, Coleman et Little 
Stobie ont ete amenagees pour 
la production. 

. . . . L'exploration et la mise en valeur 
du gisement Thompson ont ete pour-
SU!VJeS. Creusage du puits n° 3 et 
approfondissement du puits n° 1. 

. . .. La societe a continue !'exploration 
et la mise en valeur des zones 
0 et N. 

O. 76 O. 34 Des explorations importantes execu
tees par percements et forages au 
diamant ont permis de decouvrir de 
nouveaux gisements dans les zones 
1500, 2000, et 2200. 

""' 0 
01 
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Societe et emplacement 

Ontario 
Falconbridge Nickel Mines, Limited 

mine Strathcona, Sudbury 

The International Nickel Company of 
Canada, Limited, mine Totten, 
Sudbury. 

Agrandissement des mines Kirkwood, 
Coleman, Copper Cliff North et Frood-

TABLEAU 4 

Societes productrices en perspectives 

Genre de 
minerai 

Ni, Cu 

Ni, Cu 

Capacite de l'usine 
(tonnes de 

minerai/jour) 

6,000 

Traite a l'usine centrale 

Stobie Ni, Cu Usine centrale 

Mine Little Stobie 

Manitoba 
The International Nickel Company of 

Canada, Limited, mine Birchtree, 
Thompson 

Mine Saab, 42 milles au sud-ouest 
de Thompson 

Ni, Cu 

Ni, Cu 

Ni, Cu 

22,500 
Traitera aussi le minerai 
de la Frood-Stobie 

Le mineral sera traite a 
Thompson 

Le minerai sera traite a 
Thompson 

La production Destinations des 
doit commencer concentres 

1966-1967 Sa propre fonderie 

1966 Sa propre fonderie 

1967 Sa propre fonderie 

1968 Sa propre fonderie 

1967 Sa propre fonderie 

1967 Sa propre fonderie 

.i:. 
o 
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Un tonnage suffisant de mineral a ete trouve dans la partie inferieure 
de la zone "O", dans la mine de la Sherritt a Lynn Lake, ce mineral rempla
cera les 1, 363, 583 tonnes extraites des gisements en 1965. Les reserves de 
mineral a la fin de l'annee atteignaient 12, 600, OOO tonnes a teneur moyenne de 
O. 84 p. 100 en nickel et 0. 49 p. 100 en cuivre. Ce stock de reserves a permis 
d' etablir une teneur moyenne avec la production d'une mine plus profonde. 

La Bowden Lake Nickel Mines Limited a continue, a sa propriete de 
nickel situee a Wabowden Lake, dans le centre-nord du Manitoba, le forage au 
diamant en surface. La Falconbridge dirige le programme d'exploration. 

Colombie-Britannique 
La seule mine de nickel de la Colombie-Britannique a produit des 

concentres contenant 1, 911 tonnes de nickel, soit une augmentation de 212 
tonnes sur l'annee 1964. La Giant Mascot Mines, Limited a continue la produc
tion et !'exploration a sa mine Pride of Emory, pres de Hope, et fait des 
expeditions de concentres de nickel-cuivre au Japon. Elle a reduit ses reserves 
de mineral de 260, OOO tonnes en 1965, apres l'extraction de plus de 330, OOO 
tonnes. La societe a execute des travaux d'exploration sur la propriete pour 
decouvrir de nouvelles sources de mineral. 

TRAVAUX DE MISE EN VALEUR DANS LE MONDE 

L'INCO active la preparation de plans afin de mettre en valeur un gisement 
lateritique de nickel pres du lac Izabal, au Guatemala. La production doit 
commencer dans un gfte de nickel-fer en 1967, l' extraction doit s' effectuer au 
rythme de 25 millions de livres de nickel. 

En raison de l'instabilite politique du pays, la Falconbridge Nickel 
Mines, Limited a cesse d'exploiter ses gisements lateritiques en Republique 
Dominicaine. 

La Societe Le Nickel a procede a l'agrandissement de ses usines de 
production en Nouvelle-Caledonie dans l'espoir d'une production de 35, OOO 
tonnes de nickel en ferronickel, en 1966. La societe a conclu une association 
avec la Kaiser Aluminium & Chemical Corporation des Etats-Unis afin de 
former deux nouvelles societes. L'une d'elles, controlee par la Societe le 
Nickel, produira annuellement pres de 17, 500 tonnes de nickel sous forme de 
ferronickel dans une usine en Nouvelle-Caledonie. La seconde societe, super
visee par la Kaiser, s'occupera de la mise en marche duproduitauxEtats-Unis. 

La Societe Miniere et Metallurgique de Larymna-Larco a termine la 
construction d'une fonderie de nickel a Larymna, en Grece. L'usine, d'une 
capacite annuelle de 8, 800, OOO livres de nickel electrolytique, dolt commencer 
a produire en 1966. La Societe Le Nickel construit l'usine et dirige la produc
tion. 

La production de nickel electrolytique et de ferronickel continue au 
Japon. Des concentres de sulfure et des minerals lateritiques ont ete importes 
du Canada, de la Nouvelle-Caledonie et de l'Indonesie. 

9s1aa-2n 
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TABLEAU 5 

Production mondiale de nickel 
(tonnes courtes) 

Canada ............................ .. 
Russie .......................•....• 
Nouvelle-Caiedonie ...•.....•........ 
Cuba .............................. . 
Etats-Unis ......•................... 
Finlande. ............................... . 
Republique de l' Afrique du Sud ....... . 
Autres pays .........•............... 

Total. .....••....•.................• 

1963 

217,030 
98,000 
32,200 
16,200 
11, 432 

3,231 
2,700 

7 

380,800 

1964 

228,496 
100,000 

52,283 
20,000 
12,185 

3,490 
2,700 

46 

419,200 

Sources: Annuaire 1964 de !'American Bureau of Metal Statistics et au Canada, 
Bureau federal de la statistique. 

Du nickel suppiementaire est devenu disponible aux Etats-Unis par la 
vente de metal et de ferronickel provenant des reserves du gouvernement. Le 
gouvernement detenait 280 millions de livres de surplus dans ses reserves au 
debut de l'annee. En plus de ventes periodiques a de petits commerces, le 
gouvernement a negocie avec des producteurs americains importants la vente 
de 164 millions de livres de produits nickeliferes provenant de ses reserves. 
Aux termes de la negociation, ces ventes doivent s'etendre sur une periode de 
quatre ans et demi, au prix courant du marche. L'INCO s' est engage a conclure 
l' achat de 70 millions de livres du total vendu, la Hanna Nibkel Smelting Company, 
64 millions de livres; la Sherritt Gordon, 13 millions de livres; la Falconbridge 
achetera sur le reste une quantite non specifiee. 

CONSOMMATION ET USAGES 

La qualite principale du nickel, et qui lui donne son importance dans presque 
tous les usages, est son aptitude a servir d'agent d'alliage. L'acier inoxydable 
constitue le plus grand debouche pour le nickel, suivi des alliages de fer a haute 
teneur en nickel. L'alliage du nickel au fer OU a d'autres metaux en augmente 
la durete, la tenacite, la conductibilite et la resistance a la corrosion et aux 
temperatures extremes. Le tableau 6 donne la consommation de nickel selon 
!'usage en 1964 et en 1965. Le tableau 7 montre la consommation de nickel par 
pays, au cours des memes annees. Le pourcentage le plus eleve dans la consom
mation par usage a ete dans les alliages a haute teneur en nickel (tableau 6) qui 
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entrent dans les applications chimiques, marines, electroniques, nucleaires et 
aero-spatiales. Le nickel sert de plus en plus dans le monnayage, au fur et a 
mesure de la rarefaction de l'argent. 

TABLEAU 6 

Consommation de nickel selon l'usage, 1964-1965 
(en millions de livres) 

Aciers inoxydables .................•...... 
Nickelage ..............•.................. 
Alliages riches en nickel .................. . 
Aciers allies de construction. .............. . 
Moulages de fer et d' acier .................... . 
Produits de cuivre et de laiton ............. . 
Autres produits .......................... . 

Total. ................................... . 

1964 

234 
109 

82 
88 
70 
25 
62 

670 

Source: The International Nickel Company of Canada, Limited. 
e: estimatif 

TABLEAU 7 

Consommation de nickel selon les pays, 1964-1965 
(en millions de livres) 

Etats-Unis ..............•................ 
Pays du Marc he commun ................. . 
Grande-Bretagne ........................ . 
Japon .................................. . 
Suede .................................. . 
Canada ................................. . 
Autres pays ............................ . 

Total .........•.......................... 

1964 

308 
127 

87 
71 
30 
16 
31 

670 

Source: The International Nickel Company of Canada, Limited. 
e: estimatif 

l965e 

247 
111 
101 
91 
80 
31 
69 

730 

1965e 

350 
135 
90 
67 
32 
18 
38 

730 
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PRIX 

INCO, nickel electrolytique, franco Port 
Colborne (Ont.) et Thompson (Man.) ......... . 

Falconbridge, nickel electrolytique, franco 
Thorold (Ont. ) ............................. . 

Sherritt Gordon, briquettes, franco 
Niagara Falls (Ont.) et Fort Saskatchewan 

(Alb.). .•••..•..•...... · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · 
Travertin d'oxyde de nickel (contenu de Ni-Co) 

endroits situes dans l'Ontario 
(fret deduit) .........•..•.•. -. .............. . 
endroits situes hors de l'Ontario 
(moins le cotlt du transport de 1. 25c. 
la livre). .......•...................•....... 
Buffalo (N. Y.) ou autres points d' entrees 
etablis aux Etats-Unis ..........•......•..... 

Canada Etats-Unis* 
(cents la livre) 

84 79 

84 79 

84 79 

81. 50 

81. 50 

75.25 

*Y compris le droit d'importation de 1 1/4 cent la livre. 

Le prix du nickel aux Etats-Unis est descendu a 77. 75 cents la livre 
apres la suppression du droit d'importation de 1. 25 cent la livre en septembre. 

ETATS-UNIS 
Minerai, matte et oxyde de nickel. ............ . 
Nickel non ouvre; dechets et rebuts de 

nickel (droits de douane suspendus 
jusqu'au 30 juin 1967) .•.........•...•....... 

Barres, plaques, feuilles et bandes de nickel, 
toutes ouvrees, coupees ou non, pressees ou 
matricees en des formes non rectangulaires; 
non coupees, non pressees et non matricees en 
des formes non rectangulaires 

Plaques et feuilles rev~tues ...•...........•.. 
Autres 

non ouvres a froid ......•................. 
ouvres a froid .....••..................... 

Tiges, cornieres, formes et profiles de nickel, 
tous ouvres; fil de nickel 

Tiges et fil 
non ouvres a froid .....................•.. 
ouvres a froid .........•.......•......••.. 

en franchise 

en franchise 

<% ad valorem) 
24 

10 
14 

10 
14 
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ETATS-UNIS (fin) 
Cornieres, formes et profiles 

Poudres et paillettes de nickel 
paillettes ................................ . 
poudres (droits de douane suspendus jusqu'au 
30 juin 1967) ............................ . 

Tuyaux, tubes et flans de nickel, accessoires de 
tuyaux et de tubes, tous de nickel 

Tuyaux, tubes et flans 
non ouvres a froid .. ' ................... . 
ouvres a froid .......................... . 

Accessoires du tuyaux et tubes ............ . 
Anodes de galvanoplastie en nickel, ouvrees et coulees 

Nickel 

18 

lOc. la livre 

en franchise 

(% ad valorem) 

6.25 
8.75 
18 
10 
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Le niobium {colombium) et le tantale 

V. B. SCHNEIDER* 

La St. Lawrence Columbium and Metals Corporation demeure toujours le seul 
producteur canadien de concentres de colombium. La societe a declare que les 
expeditions de la mine en 1965 se sont elevees a 2, 300, OOO livres de pentoxyde 
de colombium (Cb205) contenu dans des concentres de pyrochlore. La St. Law
rence Columbium est le plus grand producteur mondial de concentres de Cb205 
et est aussi Pun des trois producteurs de concentres de colombium en tant que 
produit de base. Les autres producteurs actuels sont la mine de la Distibuidora 
e Exportadora de Minieros e Adubos, s. A. (Dema), situee pres d'Araxa, au 
Bresil et l.!Ile mine pres de Sove, en Norvege de la Norsk Bergverk A/s. Tou
tefois, la mine de Sove, qui, depuis son ouverture en 1953, etait la premiere a 
vendre du concentre de pyrochlore, a ferme en septembre 1965. Dans toutes 
les autres operations de production du colombium, le concentre est recupere 
comme sous-produit, generalement de l'etain. Le Nigeria etait uncertain 
temps la source principale de concentres de colombium, car il detient la plus 
grande reserve de colombium en tant que sous-produit; il est aussi une des 
principales sources de tantale, lequel n'est pas recupere au Canada. 

Depuis le commencement de ses travaux en 1961, la St. Lawrence 
Columbium a augmente sa production chaque annee. En 1965, le tonnage moyen 
de traitement quotidien est passe de l, 050 tonnes a 1, 120 tonnes avec des ren
dements quotidiens reels allant de 900 a 1, 300 tonnes, selon la categorie et le 
type de minerai traite. La societe signale que ses ventes sur le marche canadien 
sont passees de 3 p. 100 en 1964 a 4. 6 p. 100 en 1965; les ventes aux Etats-Unis 
ont augmente de 22 p. 100 de 1964 a 1965. 

La Masterloy Products Limited continue d'etre le seul producteur 
canadien de ferrocolombium. Selon un rapport de la societe la demande de 
ferrocolombium s'est maintenue ferme toute l'annee; en 1966, la societe espere 
obtenir une production de plus de 250 tonnes de ferrocolombiuma 60 p. 100 de Cb. 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Niobium (colombium) et tantale: production, commerce et consommation 

1964 1965p 

Livres $ Livres $ 

PRODUCTION, expeditions 
Pentoxyde de colombium 

(Cb205) •....•..•.•..••• ,. 2, 163, 359 2,282,522 2,300,000 2,350,000 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IMPOR TA TIONSl 
des Etats-Unis 

Colombium: metal et 
alliages ouvres et semi
ouvres, dechets et rebuts .. 
Tantale: metal et alliages, 
ouvres et semi-ouvres, 
dechets et rebuts •••..•.•• 
Tantale et poudre d'alliage 
de tantale .•.••.••.•.••.•. 

EXPORTATIONS2 
aux Etats-Unis 

Minerai et concentres de 

67 

5,086 

10,510 

colombium •..•••..•••...• 1, 940, 133 

CONSOMMA TION par 
l'industrie siderurgique: 

Ferrocolombium et colom
bium au ferrotantale (teneur 
en Cb et Ta-Cb) .••..••...• 74,000 

Source: Bureau federal de la statistique. 

3,172 3 1, 920 

42,032 721 160,204 

19,620 

921,428 1,860,631 958,244 

lExtrait de Exports of Domestic and Foreign Merchandise (rapport FT410), du 
Department of Commerce des Etats-Unis. En devises americaines. 2Extrait 
de Imports of Merchandise for Consumption (rapport FT 125), du Department 
of Commerce des Etats-Unis. En devises am,§ricaines. 
p: preliminaire -: neant •• : non disponible 

SOURCES CANADIENNES 

Territoires du Nord-Quest 
De nombreux gites de tantale-colombium se rencontrent dans la region 

de Yellowknife, au nord du Grand lac des Esclaves. La presence de tantalite
colombite associee au beryl, au spodumene et a l'amblygonite a ete constatee 
dans nombre de dykes de pegmatite. 

95188-28 
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Colombie-B ri tannigue 
Les placers des ruisseaux Bugaboo, Vowell et Forster, situes a envi

ron 45 milles au sud-est de Golden, se composent de graviers a colombium. 
En 1956, la Quebec Metallurgical Industries Ltd.*, a Billings Bridge (Ont.) 
produisait, a partir de concentres traites par gravite, de 1' oxyde de colombium 
tres pur, des alliages de colombium et de l'eponge de colombium. L'entreprise 
n'etant pas economiquement rentable, la societe en a cesse l'exploitation. 

Manitoba 
Dans la region du lac Bernie, de petites quantites de Ta205 se trouvent 

associees a des pegmatites a lithium. Le gfte de la Chemalloy Minerals Limited 
est le plus important presentement. Toutefois, la societe pourrait recuperer 
le Ta205 comme sous-produit de l'extraction du cesium-lithium. 

Ontario 
Les gites d'uranium-colombium de la Nova Beaucage Mines Limited 

situes a six milles a l' ouest de North Bay, se trouvent dans une region qui com
prend les fles Manitou sur le lac Nipissing. L' estimation du tonnage et de la 
teneur varie considerablement, mais les reserves de la zone situee a l'est de 
l'fle Newman, dans laquelle zone de nombreux travaux d'exploration ont ete faits, 
pourraient s'elever a 2, 700, OOO tonnes de minerai contenant en moyenne O. 69 
p. 100 de Cb205 et o. 042 p. 100 d'oxyde d'uranium (U30s). En 1959 et en 1960, 
des recherches relatives a la concentration du pyrochlore de la societe ont ete 
entreprises a Kimberley (C. -B.), a l'usine de la societe a North Bay et a la 
Direction des mines du ministere des Mines et des Releves techniques a Ottawa. 
L'Inspiration Limited a finance la Nova Beaucage lors de sa creation. En 1958, 
la Cominco Ltee, ayant acquis un interet preponderant dans la propriete, a 
inVeSti leS CapitaUX necessaires a la recherche et a 11 administration jUSqU I en 
decembre 1960. A cette date la Cominco a effectue la resiliation de son option 
sur les actions et l' accord sur l' administration a pris fin. 

La Dominion Gulf Company a delimite deux regions renfermant du 
colombium dans le township de Chewett. L'une de ces regions est estimee 
contenir 20 millions de tonnes de minerai titrant en moyenne de o. 5 a o. 8 
p. 100 de Cb205. En 1960 et en 1961 des essais en laboratoire ont ete faits 
afin de decouvrir un procede economique de recuperation, mais aucune decision 
n'avait encore ete prise a la fin de 1965 pour la mise en valeur de cette pro
priete. Actuellement on ignore encore si le minerai de Chewett peut se preter 
a des methodes d'enrichissement pour la recuperation de concentres de pyro
chlore. La societe a mis au point deux procedes de recuperation directe de 
pentachlorure de colombium de bonne qualite avec un pourcentage de recupe
ration d'environ 90 p. 100 qu'il faut ensuite rectuire en colombium metal. 

Quebec 
La Quebec Colombium Limited (propriete conjointe de la Molybdenum 

Corporation of America et de la Kennecott Copper Corporation), la Columbium 
Mining Products Ltd. (propriete conjointe de la Headway Red Lake Gold Mines, 
Limited et de la Coulee Lead and Zinc Mines Limited) et la St. Lawrence 

*Devenue en mars 1963 la Q. M. I. Minerals Ltd. 
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Columbium and Metals Corporation possedent d'importants gites de pyrochlore 
pres de la mnnicipalite d'Oka, a 20 milles a l'ouest de Montreal. 

Les gites mineraux situes a la Trappe, a environ deux milles a l'est 
d'Oka, font partie de ce qu'on appelle le "complexe d'Oka". Les affleurements 
sont rares, les morts-terrains ayant nne epaisseur de 6 a 100 pieds allant, par 
endroits, jusqu'a 200 pieds. 

La St. Lawrence Columbium and Metals Corporation a calcuie que le 
secteur prospecte de sa propriete contient 62, 700, OOO tonnes de minerai de 
pyrochlorure indique et reconnu renfermant 500 millions de livres de Cb205• 
Ce calcul, selon nne moyenne etablie, ne porte que sur le minerai contenant au 
moins 8 livres de Cb2 05 OU nne moyenne de o. 4 p. 100 de Cb2 05 a la tonne. 
La propriete est exploitee a ciel ouvert et, en 1965, l'extraction journaliere 
s'elevait a 1, 120 tonnes. En 1965, la societe a lance Wl programme de travaux 
au cout de deux millions pour la convertion de son exploitation a ciel ouvert en 
mine souterraine. Le forage execute a deux mille pieds de profondeur est com
mence et en principe les travaux de trac;:age devraient etre termines a la fin de 
1966. L'exploitation souterraine doit commencer au debut de 1967 au niveau de 
1, 385 pieds avec nn rendement quotidien de 4, OOO tonnes. L'estimation des 
reserves de minerai faite dans un rayon de 1, OOO pieds du puits, a moins de 
1, OOO pieds de profondeur, a donne 3, 300, OOO tonnes d'une teneur de o. 456 
p. 100 de Cb205. Selon la societe, il sera facile d'adapter l'usine et aucun 
probleme ne se pose pour en augmenter la production. 

TABLEAU 2 

Production de concentres de pyrochlore a la St. Lawrence 
Columbium and Metals Corporation, 1962-1965 

(en livres) 

1962 1963 1964 

Concentres 1,839,319 2,941,303 4,150,388 
Cb205 contenu 971, 624 1,521,701 2,163,135 
Livraisons de concentres 1,909,433 2,692,935 4,222,424 
Pourcentage moyen de Cb205 
dans les concentres 52.82 51. 76 52.1 

Source: rapport de la societe. 

1965 

4,541,745 
2,333,967 
4,510,182 

51 4 

La Columbium Mining Products Ltd. estime que ses reserves atteignent 
100 millions de tonnes d'nne teneur de o. 3 p. 100 en Cb205. En 1965, elle a 
continue l' exploration et le trac;:age sur ses proprietes tout en ameliorant ses 
procedes de preparation mecanique. La societe est aussi en conrs de negoci
ations avec la Continental Ore Corporation de New York pour la vente annuelle 
de 2, 600, OOO tonnes de Cb205 pendant nne periode de dix ans, a compter du 
debut de la production. Des accords financiers se traitent actuellement et la 
societe espere commencer la production a l'automne de 1968. 

95188-28~ 
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PRODUCTION MONDIALE 

La production mondiale de concentres de colombium-tantale du monde non com
muniste s'est elevee en 1965 a 6, 809 tonnes, dont 6, 3.74 etaient du concentre de 
colombium (colombite ou pyrochlore) et 435 du concentre de tantale (tantalite). 

Dans l'industrie, le colombium est extrait de la colombite et du pyro
chlore et le tantale de la tantalite. La tantalite et la colombite possectent tbeo
riquement les compositions (FeMn)O. Ta205 et (FeMn)O. Cb205. Elles sont tres 
rares a l' etat pur, le tantale et le colombium ayant des taux tres variables de 
substitution reciproque dans les limites theoriques. Des concentres provenant 
de diverses sources montrent que la teneur en pentoxyde de tantale ( Ta205) 
varie de O. 8 a 82 p. 100 et celle en pentoxyde de colombium de 3. 5 a 78 p. 100. 
Dans les concentres, !'ensemble des deux teneurs en oxyde forme d'ordinaire 
un total d'enviror. 80 p. 100. Le pyrochlore se compose essentiellement de 
(NaCa)2Cb206F+Th02 et de terres rares; le Ta205 peut remplacer le Cb205 
dans le pyrochlore, ma is il est rarement en quantite importante. 

TABLEAU 3 

Production de concentres de colombium-tantale dans le monde libre 
(tonnes courtes) 

Nigeria ••..•...•.••...•.••...•...•.••...•.. 
Canada .....•..•..•..••.••.••.•••..••..•... 
Bresil .........•.••.••.••.••.••.••..••...•. 
Republique du Congo (Leopoldville) •....•...••. 
Mozambique ......•.••..•..•. , •....•...•..•. 
Norvege ......•..•........•..••.....• , ..•... 
Malaisie .••..•.••.•.....•.....•..•......•... 
Pays du bloc communiste .......•....•....••• 
Autres pays ..••..•..........•.••..•..•.••.. 

Total ...•..•.•....•.•.•...•....•....•...••. 

1964 

2,662 
2,075 

89 
54 

100 
205 

63 

1,126 

6,374 

1965e 

2,540 
2,255 
1,419* 

124 
115 
138 
100 

118 

6,809 

Sources: rapport des societes; Minerals Yearbook, 1964 et Commodity Data 
Summaries, janvier 1966 du Bureau of Mines des Etats-Unis; London Metal 
Bulletin, 28 janvier 1966. 
*Licences d'exportation accordees. 
e: estimatif .. : non disponible 

Le gisement de pyrochlore a Araxa dans l'Etat de Minas Gerais, au 
Bresil, est le plus grand depot decouvert a ce jour; de tres bonne qualite, il 
contient 3. 5 p. 100 de Cb205, ainsi que plusieurs milliers de tonnes de colombium; 
les evaluations les plus optimistes des reserves vont jusqu'a 2, 900, OOO tonnes. 
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Le gisement appartient conjointement au gouvernement bresilien, a la 
Molybdenum Corporation of America (Molycorp) et a la Pato Consolidated Gold 
Dredging Ltd. , societe filiale de l'International Mining Corp. La Niobium 
Corp. de New York dirigera l'exploitation dont un tiers est controle par la Pato 
et deux tiers par la Molycorp. L'International Mining Corp. a achete en janvier 
1965, de la Kennecott Copper Corporation, 118, 816 actions de la Molybdenum 
Corporation of America. La production au gisement Araxa, avant 1964, avait 
ete differee par suite des conditions imposees par le gouvernement bresilien 
sur l'exportation des concentres de colombium. 

Le Nigeria est toujours le principal producteur de concentres de 
colombium (colombite). En 1965, le Bresil a ete la source la plus importante 
de concentre de tantale (tantalite), la Norvege et la Republique du Congo 
(Leopoldville) venant en deuxieme et troisieme positions. 

En Norvege la mine Sove dans la region de Fen, pres d'Ulefoss, a 72 
milles au sud-ouest d'Oslo, produisait un concentre a 50 p. 100 en Cb205. Ce 
concentre co:i.tenait un pourcentage de colombium -tantale allant de 30 a 100: 1, 
et etait e:Xpedie aux marches europeens pour etre utilise comme produit prin
cipal dans la fabrication du ferrocolombium. Ainsi qu'il est indique au debut de 
ce rapport, la production a cesse en 1965, mais les droits d'exploitation du 
gisement ont ete cedes a deux nouvelles societes qui ont accepte d'unir leurs 
efforts afin de rendre le gisement rentable. Elles se sont engagees, si le pro
jet reussi, a commencer l'exploitation vers le deuxieme semestre de 1967. 

CONSOMMATION ET USAGES 

Les Etats-Unis en tant que principal coneommateur de colombium et de tantale 
en absorbent environ 95 p. 100 pour la fabrication du ferrocolombium ou du 
ferrotantale-colombium. Ces metaux entrent dans la fabrication d'aciers allies, 
d'aciers inoxydables, d'alliages resistant a de hautes temperatures et des aciers 
au carbone. D'apres la revue Columbium and Tantalum in 1965, publiee le 20 
decembre 1965 par le Mineral Industry Surveys du Bureau of Mines des Etats
Unis, la consommation de ferrocolombium et de ferrotantale-colombium a ete 
d' environ 2, 200, OOO livres a teneur de Cb et Ta. La consommation de metal et 
d'alliage de tantale a ete de l'ordre de 60, OOO livres, ce qui represente Wle 
augmentation de 30 p. 100 sur 1964. 

La production de ferrocolombium en Europe pour 1965 a depasse trois 
millions de livres a teneurde Cb, dont un million et demi de livres produites par 
la Grande-Bretagne, 600, OOO livres par l'Allemagne, 600, OOO livres par la 
France et 400, OOO livres par la Suede. 

Les applications du colombium dans les iJ?.dustries de produits chimiques 
et de l'electronique sont limitees, le tantale lui est prefere pour ses proprietes 
electriques superieures. A une temperature normale, le colombium resiste a 
la plupart des acides et meme a l'eau regale, mais il est attaql.!.e par l'acide 
hydrofluorique. Aux fins d'emploi dans les condensateurs electrolytiques, le 
colombium peut recevoir une charge positive qui produira une mince couche 
d'oxyde possectant de bonnes proprietes dil:ilectriques, mais le colombium est 
surtout utilise en tant qu'additif d'alliage dans les diverses qualites d'acier et 
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et les superalliages. Le colombium reagit au carbone dans les aciers de fa<;:on 
a produire du carbure de colombium qui ameliore l'affinage du grain et les pro
prietes du fluage. Dans les aciers a haute teneur en chrome, le colombium 
empeche la formation du carbure de chrome, augmente la resistance intergra
nulaire a la corrosion, cause de rupture des joints soudes. Dans ces appli
cations la purete du metal n'est pas importante, aussi emploie-t-on ordinaire
ment le ferrocolombium. 

L'avenir des alliages de colombium depend de certaines qualites 
souhaitables pouvant etre ou non obtenues economiquement. lls possedent 
actuellement une resistance suffisante aux temperatures elevees pour etre 
employes dans les moteurs a reaction modernes, mais le probleme de la 
protection contre l'oxydation subsiste encore, et des recherches sont faites sur 
l'emploi de revetements de metaux precieux et autres, de ceramique et de verre. 
La mise en exploitation du gite d'Oka par la St. Lawrence Colombium and 
Metals Corporation a fait disparaitre le principal probleme de l'industrie du 
colombium, qui etait celui de l'approvisionnement. La mise en marche de 
l' exploitation par la St. Lawrence Columbium, suivie de celle du gisement Araxa 
au Bresil, a donne un efan a !'utilisation de ce metal par l'industrie de l'acier 
des Etats-Unis, toujours a la recherche de techniques nouvelles. 

Le Canada a besoin de ferrocolombium et de ferrotantale-colombium. 
En 1964, environ 36 tonnes de colombium et de tantale contenues dans les 
additifs pour acier ont ete utilisees par l'industrie canadienne du fer et de l'acier. 
La consommation paraft devoir augmenter avec l'accroissement de son emploi 
dans les aciers au carbone auxquels !'addition du colombium confere une plus 
grande resistance. Cet usage peut devenir important dans la fabrication de 
l'acier en bandes et en plaques employees pour les oleoducs et les gazoducs. 
La Macro Division de la Kennametal Inc. , de Port Coquitlam (C. -B.), fabrique 
du carbure de tantale d'une grande purete, du carbure de tantale-colombium, 
du carbure de tantale-colombium-titane ainsi que du carbure de tantale
colombium-tungstene. Ces materiaux sont ensuite traites et.eompletement 
reduits en poudre pour l'industrie des metaux durs et vendus aussi sous forme 
de cristaux intermectiaires et de poudres utilises par les autres fabricants de 
carbure. 

Les principaux fournisseurs canadiens de ferrocolombium sont: 
l'Union Carbide Canada Limited, division des metaux et du carbone; la 
Mettalurgical Products Company Limited; la Masterloy Products Limited et la 
Metallurg (Canada) Ltd. 

Les consommateurs canadiens les plus importants sont: l'Atlas Steels 
Division de la Rio Algom Mines Limited a Welland; l'Algoma Steel Corporation, 
Limited a Sault-Sainte-Marie; la Black Clawson-.Kennedy Ltd. a Owen Sound; la 
Dominion Foundries and Steel, Limited a Hamilton; la Canadian Westinghouse 
Company Limited a Hamilton, toutes situees en Ontario, et enfin la Crucible 
Steel of Canada Ltd. a Sorel (Quebec). 
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PRIX 

Les prix ci-dessous sont extraits de l'E & MJ Metal and Mineral Markets du 
27 decembre 1965. 

Colombium metal, la livre, 99 1/2% 
Cylindres • • • . • . • • . • . • • . • . • • . • • . • • . . • • • • • . • • . . • • . . • • • $36 
Lingots bruts . . . . • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • . . . . . • • . 50 

Tantale metal, la livre, franco point d'expedition 
En poudre • . . • . • . • . • • . • . • • . • • • • . • • • . . . • . . • . • • . • • . . • • . 30 - 49 
En feuille • . . • . • . . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • . 4 7 - 60 
En tige • • . • . • • • . • . • . • • • • • • . • . . • . • • • • • . • • . • • . • • . . • • • • 5 2 - 65 

Ferrocolombium, 50 a 60% Cb, maximum 
o. 4% Cb, maximum 8% de Si, minimum une 
tonne, en morceaux (2''),empaquete, livre, 
la livre en Cb ••.•..•..•..•.••.•..••.••.•..•..•...•... 3. 17 

Minerai de colombite, 65% Cb205, 
franco point d'expedition, la livre 

Au comptant 

Rapport 10 a 1. .•.•••.•••••••••••••..• $1. 25 - $1. 15 
1. 00 - 1. 05 Rapport 8 1/2 a 1 •.•.•.••••••.•.•.•..• 

TARIFS DOUANIERS 

Tarif de Tarif de la 
preference nation la plus 
britannique favorisee 

CANADA 

Minerais et concentres de 
colombium et de tantale •..••... en franchise en franchise 

Ferrocolombium, ferrotantale, 
ferrotantale-colombium ••..•••• " 5% 

Colombium metal OU tantale 
mc3tal pur, en morceaux, en 
poudre, en blocs et en !ingots ... " 15% 

Colombium metal OU tantale 
metal en alliage, en tiges, 
en feuilles ou tout autre 
forme semi-fabriquee •.•••.... 15% 20% 

A long terme 

$0. 80 - $0. 90 
o. 75 - o. 80 

Tarif 
general 

en franchise 

5% 

25% 

25% 
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ETATS-UNIS 

Minerais et concentres de colombium et. de tantale .......•... 
Colombium metal 

en franchise 

Non ouvre, autre qu'en alliage, dechets et rebuts*.......... 10% 
Non ouvre, alliages...................................... 15% 
Ouvre.................................................. 18% 

Tan tale 
Non ouvre, dechets et rebuts*............................. 10% 
Ouvre.................................................. 18% 
Non-ouvre, alliages . • . . • . . • . • . . • . . . . • . • • . . . . . • . • • . • . . . . . 15% 

Ferrocolombium et ferrotantale............................ 10% 

*Les droits sur les rebuts ont ete suspendus jusqu'au 30 juin 1967. 
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L'or 

W.J. BEARD* 

La production de l' or au Canada a connu un declin marque en 1965, continuant 
une tendance qui a persiste pendant toute la periode d' apr~s-guerre, avec un 
sommet en 1960 s' elevant a 4, 628, 911 onces evaluees a $157, 151, 527. La 
production en 1965, de 3, 614, 548 onces d' une valeur de $136, 376, 896, a ete 
inferieure aux 3, 835, 454 onces d' une valeur de $144, 788, 388 de l' annee prece
dente. Le prix moyen paye par la Monnaie royale du Canada en 1965, leg~re
ment moins eleve que celui de $37. 75 paye en 1964, a ete de $37. 73 l' once troy 
d' or fin. 

Au point de vue du poids, la production de l' or au Canada en 1965 
marque une diminution d' environ 5. 7 p. 100 par rapport a 1964 et de 21. 9 
p. 100 au regard de 1960. Le record etabli en 1941 SI etait eleve a 5, 345, 179 
onces evaluees a $205, 789, 392. L' industrie mini~re du quartz auriRlre OU de 
l' or filonien a connu la plus forte baiss~: sa production a diminue de 6. 2 p. 100 
par rapport a celle de 1964. 

L'Ontario s' est maintenu au premier rang des provinces canadiennes 
pour la production de l' or, avec 53. 8 p. 100 du total, suivi du Quebec avec 
25. 3 p. 100. Les Territoires du Nord-Quest ont produit 12. 5 p. 100 et la 
Colombie-Britannique 3 .. 3 p. 100. 

Le Bureau of Mines des Etats-Unis estime la production mondiale d'or 
en 1964a46,125, OOO onces, contre 44, 231, OOO onces produites en 1963. La 
Republique de l' Afrique du Sud a produit 29, 136, 542 onces soit 63. 2 p. 100 du 
total de 1964. Le Canada s' est place au troisi~me rang avec une production de 
3, 835, 454 onces, venant apr~s celle de l' URSS estimee a 5, 600, OOO onces. 

La plupart des mines canadiennes d' or filonien ont rec;m une aide finan
ciere en vertu de la Loi d' urgence sur l' aide a l' exploitation des mines d' or. 
Dix des 54 mines d'or filonien, actives en 1965, n'ont pasdemanded'assistance 
pour diverses raisons. La Loi, destinee a aider les mines d' or travaillant a 
perte a couvrir leurs frais d' exploitation sans cesse croissants et a maintenir 
ainsi les centres miniers existants, expire a la fin de l' annee civile 1967. 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Production d' or, 1964-1965 
(onces troy) 

Terre-Neuve 
Mines de metaux communs ............ . 

Nouvelle-Ecosse 
Mines de quartz auritere ............. . 

Nouveau-Brunswick 
Mines de metaux communs ............ . 

Quebec 
Mines de quartz auritere 

Bourlamaque-Louvicourt ............• 
Malartic ........................... . 
Chibougamau ...................... . 
Noranda .......•.................... 
Autres ............................ . 

Total. .•....................•....... 

Mines de metaux communs ............ . 
Exploitations de placers ..•............ 

Total ............................... . 

Ontario 
Mines de quartz auri±ere 

Kirkland Lake ...................... . 
Larder Lake ....................... . 
Matachewan ........................ . 
Porcupine ......................... . 
Red Lake et Patricia .............•... 
Sudbury ........................... . 
Baie du Tonnerre ................... . 
Kenora-Riviere ~la Pluie ........... . 
Autres ............................ . 

Total ....•.......................... 

Mines de metaux communs ............ . 

Total ............................... . 

1964 

16, 717 

63 

1, 623 

273,902 
222,156 

9,949 
12,456 

75 

518,538 

415,952 
279 

934,769 

238,966 
267,976 

981,246 
447,375 

32,035 
127,280 

2,674 
46 

2,097,598 

57,772 

2,155,370 

1965p 

25,491 

8 

1,691 

247' 537 
205,354 
43,887 
39,076 

8 

535,862 

377' 683 
442 

913,987 

170,225 
223,450 

1,659 
889,691 
445,813 

37,421 
80,154 

79 
892 

1, 849, 384 

97,432 

1, 946, 816 
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Tableau 1 (fin) 

Manitoba et Saskatchewan 
Mines de quartz auriRlre ............ . 
Mines de metaux communs ........... . 

Total .............................. . 

Alberta 
Exploitations de placers ............. . 

Colombie-Britannique 
Mines de quartz auriRlre ............ . 
Mines de metaux communs ........... . 
Exploitations de placers ............. . 

Total .............................. . 

Yukon 
Mines de metaux communs ........... . 
Exploitations de placers ............. . 
Mines de quartz auriRlre ........•.... 

Total .............................. . 

Territoires du Nord-Ouest 
Mines de quartz auriRlre ............ . 

Canada, total 
Mines de quartz auriRlre ............ . 
Mines de metaux communs ........... . 
Exploitations de placers ............. . 

Total ............................. . 

1964 

28,773 
87,398 

116, 171 

59 

93, 742 
44,755 

1,462 

139, 959 

1,132 
56, 712 

57,844 

412,879 

3,151,593 
625,349 
58,512 

3,835,454 

Valeur totale ....................... $144, 788, 388 

Valeur moyenne, l' once ............ . $37.75 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: chiffres preliminaires estimes en partie par l' auteur. 

Or 

1965p 

24,969 
91,105 

116, 074 

200 

70, 719 
41, 916 

587 

113, 222 

43, 271 
972 

44,243 

452,816 

2, 934, 730 
635,318 
44,500 

3,614,548 

$136,376,896 

$37.73 



TABLEAU 2 

Production d' or, 1956-1965 

% de l' or 
Or extrait Valeur compara-

Exploi- de mine- moyenne tivement 
Minerai de tations rais de Valeur l' once ~la valeur 

quartz de metaux Production totale en en de toute la 
auri~re placers communs totale dollars dollars production 

Annee (onces troy) % (onces troy) % (onces troy) % ( onces troy) canadiens canadiens mini~re 

1956 3, 704, 870 84.5 74,919 1. 7 604, 074 13.8 4,383,863 151,024,080 34.45 7.2 
1957 3,766,285 85.0 76,303 1. 7 591,306 13.3 4,433,894 148,757,143 33.55 6.8 """ 
1958 3,928,187 85.9 71, 955 1. 6 571, 205 12.5 4, 571, 347 155,334,370 33. 98 7.4 ~ 
1959 3,852,074 85.9 72,974 1. 6 558,368 12.5 4,483,416 150,508,275 33.57 6.2 
1960 3,930,366 84.9 80,804 1. 7 617,741 13.4 4,628,911 157,151,527 33. 95 6.3 
1961 3,774,522 84.4 69, 240 1. 5 629, 937 14.1 4,473,699 158,637,366 35.46 6.1 
1962 3,494,821 83.6 57,760 1.4 625,815 15.0 4,178,396 156,313,794 37 .41 5.5 
1963 3,324,907 83.1 57,905 1.4 620,315 15.5 4,003,127 151,118,045 37.75 5.0 
1964 3,151,593 82.2 58,512 1. 5 625, 349 16.3 3,835,454 144,788,388 37.75 4.3 
1965p 2,934,730 81. 2 44,500 1. 2 635,318 17.6 3,614,548 136,376,896 37.73 3.6 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 
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TABLEAU 3 

Production mondiale d' or, 1963-1964 
(onces troy) 

AMERIQUE DU NORD 
Canada .................................. . 
Etats-Unis (y compris l' Alaska) ........... . 
Mexique ...........................•...... 
Nicaragua ......•......................... 
Autres pays ................•.....•........ 

Total. ................................... . 

AMERIQUE DU SUD 
Colombie ...•....................•........ 
Bresil. .................................. . 
Perou ...............•.................... 
Chili .....•............................... 
Autres pays .............................. . 

Total. ................................... . 

EUROPE 
URSS .........•........................... 
SuE)de ................................... . 
Yougoslavie .......................•....... 
Autres pays ....................•.......... 

Total. ..................................•. 

ASIE 
Philippines .................•............. 
Japon .................................•.. 
Coree (y compris la Coree du Nord) ........ . 
Inde ..............•.....•................. 
Autres pays ......................••....... 

Total. ................................... . 

AFRIQUE 
Republique de l' Afrique du Sud ......•....... 
Ghana .....•........................•..... 
Rhodesie du Sud ................•.......... 
Republique du Congo ....•..............•... 
Autres pays .............•..............•.. 

1963 

4,003,127 
1,468,750 

237,948 
204,769 

12,406 

5,927,000 

324,514 
131,979 
101,019 

77,290 
215,198 

850,000 

5,100,000 
128,600 

83,656 
487,744 

5,800,000 

376,000 
262,142 
250,095 
138,280 
113,477 

1,140,000 

27,431,573 
921,255 
566,277 
214,574 
236,321 

Total. ......•.............•.•.......•..... 29, 370, OOO 

Or 

1964 

3,835,454 
1,469,000 

209,976 
211, 900 
12,670 

5,739,000 

364,991 
134,326 

85,809 
65,620 

111, 254 

762,000 

5,600,000 
124, OOO 

93,687 
582,313 

6,400,000 

425,770 
252,094 
235,779 
147,958 

98, 399 

1,160,000 

29,136,542 
864,917 
575,386 
125,742 
227,413 

30,930,000 



426 

Tableau 3 (fin) 

OCEANIE 
Australie ................................ . 
Fiji ..................................... . 
Nouvelle-Guinee .......................... . 
Autres pays .............................. . 

Total. ................................... . 

1963 

1,022,965 
107,262 
43,552 
14,253 

1,188,032 

Production mondiale totale (estimation) ...... 44, 275, OOO 

Source: Bureau of Mines des :E:tats-Unis, Gold, 1964, pretirage. 
Pour le Canada, Bureau federal de la statistique. 

1964 

963,300 
100,493 
38,934 

8,991 

1, 111, 718 

46,103,000 

En raison de l' augmentation continuelle du coO.t d' extraction de l' or, 
les mines d' or eprouvent encore des difficultes economiques en de pit de l 'aide 
financi~re accordee. Huit mines d' or filonien ont ete fermees en 1965, par 
suite de l' epuisement de leurs reserves de minerai. Quatre mines ont ete 
mises en production et deux de moindre importance exploitees de fac;on inter
mittente. 

TRAVAUX D' EXPLOITATION 

PROVINCES DEL' ATLANTIQUE 

La production d' or dans les provinces de l' Atlantique est surtout un sous-produit 
de l' exploitation des mines de metaux communs, bien qu' une petite quantite pro
vienne de temps ~ autre de mines de quartz auri.tere de la Nouvelle-Ecosse. La 
production est passee de 18, 403 onces en 1964 ~ 27, 190 onces environ en 1965. 
Cette augmentation est due en particulier aux mines de metaux communs de 
Terre-Neuve, surtout celle de la Consolidated Rambler Mines Limited qui est 
entree en production en 1964. 

QUEBEC 

La production d' or a baisse de 2. 2 p. 100 par rapport~ celle de 1964. Quatorze 
mines d' or filonien etaient en activite, soit deux de plus qu' en 1964. Deux mines 
sont entrees en production en 1965 et trois ont.ferme. La production d' or filo
nien a augmente tandis que celle de l' or en tant que sous-produit des mines de 
metaux communs a diminue. 
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Mines de quartz aurif~re 

Region de Bourlamague-Louvicourt - Quatre mines d · or ont e~e en 
activite en 1965; la Bevcon Mines Limited a ferme en octobre. La production 
de la Sigma Mines (Quebec) Limited est restee a peu pr~s la m~me qu' en 1964, 
mais celle de la Lamaque Mining Company Limited (Lamaque Division) et de la 
Sullivan Consolidated Mines, Limited a decline sensiblement. 

Region de Malartic - Cette region a connu une baisse importante de 
production a la suite de la fermeture, au debut de 1965, de la Canadian Malartic 
Gold Mines Limited et de la Malartic Gold Fields Limited.. La Camilo Mattagami 
Mines Limited, entree en production en mars, a aide sensiblement a combler 
la br~che. La Barnat Mines Ltd., la East Malartic Mines Limited et la Marban 
Gold Mines Limited, trois des quatre mines encore en exploitation dans la 
region, ont connu une baisse de production. La Norlartic Mines Limited a pro
duit un peu plus que l' an dernier, mais compte fermer en 1966. 

Region de Chibougamau - Le seul producteur d' or filonien de cette 
region, la Norbeau Mines (Quebec) Limited, dont la mine a ete mise en exploi
tation en 1964, a connu sa premi~re annee complete de production. La societe 
a augmente sensiblement son rendement. 

Region de Noranda - La Wasamac Mines Limited, dont la mine a ete 
ouverte au debut de l' annee, a releve considerablement la production de cette 
region. La Peel-Elder Limited, seule autre mine active, a connu une baisse 
de production et compte fermer en 1966. 

Mines de metaux communs 

Les mines de metaux communs de la province, surtout celles de cuivre 
des regions de Noranda et de Chibougamau, ont fourni 41. 3 p. 100 environ du 
total de l' or produit au Quebec en 1965. Bien que la production de cuivre ait 
augmente sensiblement, l' extraction de l' or comme sous-produit a connu une 
diminution. 

ONTARIO 

Trente et une mines d' or filonien etaient en activite dans la province en 1965, 
mais deux d' entre elles exploitaient moderement et par intermittence. Quatre 
mines ont ferme au cours de l' annee et deux ont ete mises en exploitation. La 
production a connu une baisse d' environ 9. 7 p. 100. 

Mines de quartz aurif~re 

Region de Kirkland Lake - Cinq mines d' or filonien etaient actives en 
1965, mais la Wright-Hargreaves Mines, Limited et la Lake Shore Mines, 
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Limited ont ferme au cours de l' annee. La Lake Shore continuera cependant 1l. 
exploiter son usine en poursuivant un programme de recuperation d' or des 
residus. La Lamaque Mining Company Limited (Tech Mining Division) a quelque 
peu augmente sa production en 1965, mais elle doit fermer ses portes en 1966. 
La Macassa Gold Mines Limited et la Upper Canada Mines, Limited ont connu 
une baisse de production. Au cours de l' annee, l' usine Upper Canada a com
mence le traitement des minerals d' or-cuivre d' une mine voisine appartenant 
1l. la Upper Beaver Mines Limited. 

Region de Porcupine - Apres la fermeture en 1965 des mines de la 
Broulan Reef Mines Limited et de la Hugh-Pam Porcupine Mines Limited, 
exploitees en commun, il reste neuf mines d' or filonien en activite dans la 
region. La Hollinger Consolidated Gold Mines, Limited a poursuivi au cours 
de l' annee son programme de nettoyage dans sa mine Hollinger. La Mclntyre
Porcupine Mines, Limited a connu une baisse de sa production d' or ayant traite 
une plus grande quantite de mineral de cuivre que de minerai auritere. La 
production de la Dome Mines Limited est restee stable. La Hallnor Mines 
Limited, la Porcupine Paymaster Limited et la mine Ross de la Hollinger 
Consolidated ont connu une production accrue, bien que la Porcupine Paymaster 
doive fermer en 1966. La production de l' Aunor Gold Mines Limited, de la 
Pamour Porcupine Mines, Limited et de la Preston Mines Limited a baisse. 

Region de Larder Lake - La Kerr Addison Mines Limited a poursuivi 
son programme de reduction du tonnage traite et sa production a dim.inue 
d'environ 16.3 p. 100 par rapport 1l. celle de 1964. 

Region miniere de Port-Arthur - La Leitch Gold Mines Limited a 
Beardmore a ferme des le de but de l 'annee. La Consolidated Mosher Mines Limited 
a produit beaucoup moins d' or et, bien que la mine voi.sine appartenant a la 
MacLeod-Cockshutt Gold Mines Limited ait augmente sensibleinent sa produc
tion, la moyenne pour la region reste tres faible. 

Regions minieres de Red Lake et de Patricia - La production de la 
Cochenour Willans Gold Mines, Limited et de la Madsen Red Lake Gold Mines 
Limited a fl.echi. L' Annco Mines Limited, propriete de la Cochenour Willans 
et administree par elle, a commence l' expedition de minerai a l' usine de cette 
societe. La Campbell Red Lake Mines Limited et la Dickenson Mines Limited 
ont maintenu leur production, tandis que la Pickle Crow Gold Mines, Limited 
et la McKenzie Red Lake Gold Mines Limited ont produit davantage. La mine 
McKenzie doit fermer en 1966 tandis que la Pickle Crow eprouve des difficultes 
a maintenir son exploitation economiquement rentable en raison surtout d' une 
grave penurie de main-d'oeuvre. 

Region miniere de Fort Frances - La Sapawe Gold Mines Limited, 
pres d' Atikokan, a suspendu sa production au debut de 1965 afin d' approfondir 
ses puits et d' agrandir son usine; les operations ont repris dans les derniers 
mois de l' annee. 
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L'OR AU CANADA 1965 

~ 

PRODUCTEURS EVENTUELS ET FUTURS 

TERRE-NEUVE 
1. Atlantic Coast Copper Corporation 

Limited (a) 
Consolidated Rambler Mines 

Limited (a) 
First Maritime Mining Corporation 

Limited (a) 
2. American Smelting and Refining 

Company (Buchans Unit) (a) 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
3. The Consolidated Mining and 

Smelting Company of Canada 
Limited (mine Wedge) (a) 

Heath Steele Mines Limited (a) 

QUEBEC 
4. Gaspe Copper Mines, Limited (a) 
5. Solbec Copper Mines, Ltd. (a) 

La Societe Miniere Cupra Ltee (a) 
6. New Calumet Mines Limited (a) 

7. Region de Chibougamau 
Campbell Chibougamau Mines 

Ltd. (a) 
Merrill Island Mining Corpora

tion, Ltd. (a) 
Norbeau Mines (Quebec) Ltd. (b) 
Opemiska Copper Mines 

(Quebec) Limited (a) 
The Patino Mining Corporation 

(Copper Rand Mines Division) (a) 
8. The Coniagas Mines, Ltd. (a) 
9. Region de Rouyn-Noranda 

Lake Dufault Mines, Ltd. (a) 
Noranda Mines Limited (a) 
Peel-Elder Limited (b) 
Quemont Mining Corporation, 

Llmited (a) 
Wasamac Mines Llmited (b) 
Region de Malartic 
Barnat Mines Ltd. (b) 
Camilo Mattagami Mines Ltd. (b) 
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Region de Malartic (fin) 
East Malartic Mines, Limited (b) 
Marban Gold Mines Limited (b) 
Norlartic Mines Limited (b) 
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Region de Bourlamaque-Louvicourt 
Bevcon Mines Limited (b) 
Chimo Gold Mines Limited (b) (d) 
Lamaque Mining Company Ltd. (b) 
Manitou-Barvue Mines Limited (a) 
Sigma Mines (Quebec) Limited (b) 
Sullico Mines Limited (a) 
Sullivan Consolidated Mines, 

Limited (b) 
Region de Duparquet 
Normetal Mining Corporation, 

Limited (a) 
10. Region de Matagami 

Mattagami Lake Mines Limited (a) 
New Hosco Mines Limited (a) 
Orchan Mines Limited (a) 

11. Region de Belleterre 
Lorraine Mining Company Ltd. (a) 

ONTARIO 
12. Region de Larder Lake 

Kerr Addison Mines Limited (b) 
Region de Kirkland Lake 
Lake Shore Mines, Limited (b) 
Lamaque Mining Company Limited 

(Tech Mining Division) (b) 
Macassa Gold Mines Limited (b) 
Oakdale Mines Limited (b) (d) 
Upper Beaver Mines Limited (a) 
Upper Canada Mines, Limited (b) 
Wright-Hargreaves Mines, Ltd. (b) 

13. Region de Porcupine 
Aunor Gold Mines Limited (b) 
Broulan Reef Mines Limited (b) 
Dome Mines Limited (b) 
Hallnor Mines, Limited (b) 
Hollinger Consolidated Gold Mines, 

Limited (Hollinger) (b) 
Hollinger Consolidated Gold Mines, 

Limited (Ross) (b) 
Hugh-Pam Porcupine Mines Ltd. (b) 

Mcintyre-Porcupine Mines, 
Limited (a) (b) 

Pamour Porcupine Mines, 
Limited (b) 

Porcupine Paymaster Ltd. (b) 
Preston Mines Limited (b) 
Texas Gulf Sulphur Co. (a) (d) 
Region de Matachewan 
Stairs Exploration & Mining 

Company Limited (b) 
14. Region miniere de Sudbury 

Falcon bridge Nickel Mines, 
Limited (a) 

The International Nickel Company 
of Canada, Limited (a) 

15. Renabie Mines Limited (b) 
Surluga Gold Mines Ltd. (b) (d) 

16. Region miniere de Port-Arthur 
Noranda Mines Limited 

(mine Geco) (a) 
Willecho Mines Limited (a) 
Willroy Mines Limited (a) 

1 7. Consolidated Mosher Mines 
Limited (b) 

Leitch Gold Mines Limited (b) 
MacLeod-Cockshutt Gold Mines 

Limited (b) 
18. North Coldstream Mines Ltd. (a) 
19. Region miniere de Fort Frances 

Sapawe Gold Mines Limited (b) 
20. Region miniere de Patricia 

Pickle Crow Gold Mines, 
Limited (b) 

21. Region miniere de Red Lake 
Annco Mines Limited (b) 
Campbell Red Lake Mines 

Limited (b) 
Cochenour Willans Gold Mines, 

Limited (b) 
Dickenson Mines Limited (b) 
Madsen Red Lake Gold Mines 

Limited (b) 
McKenzie Red Lake Gold Mines 

Limited (b) 
Robin Red Lake Mines 

Limited (b) (d) 
Wilmar Mines Limited (b) (d) 



MANITOBA 
22. Hudson Bay Mining and Smelting 

Co. , Limited (a) 
23. Hudson Bay Mining and Smelting 

Co., Limited (Snow Lake) (a) 
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24. San Antonio Gold Mines Limited (b) 
25. Sherritt Gordon Mines, Limited (a) 

SASKATCHEWAN 
22. Hudson Bay Mining and Smelting 

Co. , Limited (a) 
26. Anglo-Rouyn Mines Ltd. (a) (d) 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 
27. The Consolidated Mining and Smelt

ing Company of Canada Ltd. (a) 
28. The Granby Mining Company Ltd. 

(Phoenix Copper Division~ (a) 
29. Bethlehem Copper Corp. Ltd. (a) 
30. The Anaconda Company (Canada) 

Ltd. (mine Britannia) (a) 
Texada Mines Ltd. (a) 

Or 

31. Coast Copper Company, Ltd. (a) 
32. Bralorne Pioneer Mines Ltd. (b) 
33. The Cariboo Gold Quartz Mining 

Company, Limited (b) 
34. Petites exploitations de placers (c) 

YUKON 
35. Petites exploitations de placers (c) 
36. The Yukon Consolidated Gold 

Corporation, Limited (c) 
37. Discovery Mines Limited 

(mine LaForma) (b) 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
38. Tundra Gold Mines Limited (b) 
39. The Consolidated Mining and 

Smelting Company of Canada 
Ltd. (mines Con, Ryconet Vol)(b) 

Giant Yellowknife Mines Ltd. (b) 
40. Discovery Mines Limited (b) 

(a) Metaux communs. (c) Placer. 
(b) Quartz auri±ere. (d) Futur producteur. 

Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent il ceux indiques sur 
la carte. 

Region de Matachewan - La Stairs Exploration & Mining Company 
Limited a commence, vers le milieu de l' annee, l' exploitation d' une petite 
usine; la production a ete faible. 

Mines de metaux communs 

Des quantites d' or ont ete recuperees comme sous-produits des mines 
de nickel-cuivre de la region de Sudbury et des mines de zinc-cuivre il Mani
touwadge. La Upper Beaver Mines Limited, pr~s de Kirkland Lake, a extrait 
une quantite notable d' or de son exploitation d' or-cuivre, tandis que la Mcintyre
Porcupine Mines, Limited il Timmins en a recupere une quantite appreciable de 
ses minerais de cuivre. 

MANITOBA ET SASKATCHEWAN 

La production de la San Antonio Gold Mines Limited il Bissett (Man.) a decline 
en 1965. Cette societe, qui est la seule 11 produire de l' or filonien dans les 
deux provinces, eprouve des difficultes et craint d' Mre obligee de fermer en 
1966. 
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Les mines de ml\taux communs exploitl\es par la Hudson Bay Mining 
and Smelting Co. , Limited 11 Flin Flon et 11 Snow Lake ont rl\cupl\rl\ une cer
taine quantitl\ d' or en tant que sous-produit. 

ALBERTA 

Une faible quantitl\ d' or est rl\cupl\rl\e comme sous-produit des graviers auri
filres de la rivii!lre Saskatchewan-Nord, pri!ls d' Edmonton. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

La production a fll\chi 11 la Bralorne Pioneer Mines Limited et 11 la Cariboo 
Gold Quartz Mining Company, Limited, les deux mines d' or filonien de la 
province. La diminution de production 11 la Bralorne Pioneer est due surtout 
11 une rl\duction volontaire pendant deux mois du tonnage trait!'.\ lors de l' appro
fondissement des puits. 

La Phoenix Copper Division de la Granby Mining Company Limited et 
la Coast Copper Company, Limited ont l\tl\ les producteurs les plus importants 
d' or, sous-produit de l' extraction de ml\taux communs. De faibles quantitl\s 
d' or placl\rien ont l\tl\ rl\cupl\rl\es dans les rl\gions de Wells et d' Atlin. 

TERRITOIRES DU NORD-QUEST 

La Discovery Mines Limited, la Tundra Gold Mines Limited et les mines Con 
et Rycon de la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited 
ont toutes enregistrl\ une augmentation de leur production d' or filonien en 1965. 
La Giant Yellowknife Mines Limited, actuellement la mined' or la plus impor
tante au Canada, a maintenu sa production sensiblement au m!:!me niveau qu' en 
1964. 

YUKON 

La mined' or filonien LaForma, propril\tl\ de la Discovery Mines Limited, 
pri!ls de Carmacks, est entree en production en juin. C' est la seule mine d' or 
filonien au Yukon, toutefois l'on s'attend 11 sa fermeture en 1966. 

La production d' or placl\rien a baissl\ fortement en 1965. La Yukon 
Consolidated Gold Corporation, Limited, qui est de loih la plus grande socil\tl\ 
d' exploitation de placers au Canada, a rl\ussi 11 maintenir cinq dragues en 
service en 1965, soit une de moins que l'annl\e prl\cl\dente. Cet arrM d'une 
drague, joint 11 la qualitl\ infl\rieure des rl\serves, est la cause principale du 
fll\chissement de la production. La socil\tl\ a annoncl\ sonintentiondesuspendre 
ses opl\rations au terme de la saison de 1966. 

USAGES 

De tout temps l' or a l\tl\ prisl\ et estiml\ en raison de sa raretl\, de sa beaut!'.\, 
de son lustre et de sa resistance 11 la corrosion, ainsi que pour sa grande mal-
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leabilite. De nos jours, toutefois, l' or sert principalement a la constitution de 
reserves monetaires pour les gouvernements et les banques centrales afin 
d' assurer la stabilite du papier-monnaie et maintenir l' equilibre des balances 
commerciales internationales. 

La resistance de l' or a la corrosion a tout d' abord oriente son emploi 
vers la bijouterie et la decoration. Cette resistance permet actuellement de 
l' utiliser dans la fabrication des contacts electriques et autres appareils qui 
doivent fonctionner dans des atmosph~res corrosives. En bijouterie, l' or est 
allie a l' argent, au cuivre, au nickel, au zinc et au palladium pour augmenter 
sa durete et sa resistance a l' usure. Son emploi est pratique sous plusieurs 
formes: en plaque, en lamelle, en feuille, en galon ou en fil; egalement en 
dorure, en garniture, en incrustation et en lettrage ou dans des solutions. Sa 
couleur varie depuis le jaune naturel a diverses teintes de vert et meme jus
qu' au blanc selon les elements constitutifs de l' alliage. 

L' or est extremement ductile, tr~s bon conducteur et poss~de une 
forte refl.ectivite, une grande densite et une faible pression specifique a la 
chaleur et a la vapeur. 11 est employe dans l' industrie chimique, en art den
taire et en verrerie. L' or en solution s' applique comme une laque pour decorer 
les poteries. En electronique, il entre dans la fabrication des tubes a vide, des 
circuits imprimes, des thermomMres a film d' or, des tubes de rayons X, des 
bolom~tres, des panneaux transparents et des semi-conducteurs. L' industrie 
electrique l' emploie dans les alliages de contacts electriques' les alliages de 
resistance, les elements chauffants, les plaques de condensateurs et les fusi
bles thermiques. Dans l' industrie du textile, il sert a la fabrication des fili~res 
et du fil. 11 sert aussi a doubler des reacteurs a combustible liquide et, en 
raison de ses caracteristiques optiques, il sert de plus en plus dans les engins 
teleguides modernes, les satellites artificiels et les vehicules interplanetaires. 

PRIX 

Le prix moyen en dollars canadiens paye par la Monnaie royale du Canada en 
1965 a ete de $37. 73 l' once troy d' or fin, soit un peu moins que la moyenne de 
$37. 75 payee l' annee precedente. Au cours de 1965, le prix a fl.uctue entre 
$37. 96 et $37. 56. Cette variation est due a l' ecart autorise de 1 p. 100 en plus 
ou en moins par rapport 1l. la cote fixe de $0. 925 du dollar canadien au regard 
de la monnaie americaine. Cette elasticite permet au prix de la Monnaie de 
varier entre $37. 46 et $38. 22 l' once troy. 
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Le petrole 

D. W. Rutledge* 

L'industrie canadienne du petrole a continue a prendre de l'expansion en 1965. 
Malgre un ralentissement dans quelques secteurs, la construction d' oleoducs 
par exemple, de nouveaux records ont ete etablis dans cette industrie. La pro
duction moyenne de petrole brut et d'hydrocarbures du gaz naturel a atteint le 
chiffre sans precedent de 937, OOO barils par jour. L'exploration encouragee par 
la decouverte d'importants gisements de petrole dans IP- nord de l'Alberta a ete 
plus etendue. Les methodes geophysiques ont ete ameliorees permettant d' obtenir 
des renseignements plus precis sur la nature du sous-sol. Les societes ont 
augmente les reserves de petrole de fa9on satisfaisante, surtout par le maintien 
de nouvelles pressions et par des procedes secondaires de recuperation. L'etude 
de methodes experimentales pour l' extraction rentable du petrole lourd a ete 
poursuivie. La construction et la mise en place d'installations pour l'extraction 
de petrole brut des sables bitumineux de I' Athabasca vers la fin de l'annee 1967 
se sont poursuivies au rythme prevu. Les producteurs canadiens de petrole brut 
ont fourni la plus grande partie de !'augmentation du brut employe par les raf
fineries en 1965. Si I' importation de petrole brut a peu augmente, celle du 
petrole raffine a ete plus elevee. L'exportation de petrole brut canadien aux 
Etats-Unis a encore augmente, mais beaucoup moins rapid~ment qu'en 1964. 

PRODUCTION 

La production d'hydrocarbures liquides (petrole brut et liquides du gaz naturel) 
a atteint un nouveau record en 1965. Marquant une augmentation de 9. 2 p. 100 
par rapport a 1964' elle s' est elevee au total a 342 millions de barils, soit en 
moyenne une production quotidienne de 937, OOO barils. La production globale de 
petrole brut a atteint une moyenne journaliere de 812, OOO barils. La production 
d'hydrocarbures liquides du gaz naturel, Sur Je champ meme OU a l'usine, S1est 
elevee a 125, OOO barils par jour, dont 77, OOO barils de pentanes renforces et de 
condensats et 48, OOO barils de propane et de butane. 

*Division des ressources minerales 
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En Alberta, le pourcentage d'augmentation de la production d'hydrocar
bures liquides, legerement plus eleve qu'en 1964, a atteint 9. 3 p. 100. La 
rapide augmentation du rendement des derives liquides du gaz naturel a con
tribue largement a l'augmentation reguliere de la production en Alberta; cette 
augmentation s' explique par la demande croissante de gaz nature! et par la 
demande assez importante de certains derives liquides du gaz naturel comme le 
propane. Le pourcentage d'augmentation de production des hydrocarbures 
liquides a ete de 7. 7 p. 100 en Saskatchewan, de 16 p. 100 en Colombie-Bri
tannique, de 12 p. 100 au Manitoba et de 2. 6 p. 100 en Ontario. 

Chaque province a fourni approximativement en 1965 la meme pro
portion qu' en 1964 de la production totale d'hydrocarbures liquides du Canada. 
L'Alberta a fourni 67. 5 p. 100 de la production globale, la Saskatchewan 26 
p. 100, la Colombie-Britannique 4. 5 p. 100, le Manitoba 1. 4 p. 100 et !'Ontario, 
les Territoires du Nord-Ouest et le Nouveau-Brunswick ensemble O. 6 p. 100. 
Toutes les provinces, a !'exception de l'Alberta, ont presque atteint le maxi
mum de leur capacite de production de petrole brut. 

En Alberta, malgre une augmentation importante dans la production de 
petrole brut, la production de plusieurs anciens champs a diminue. Dans cer
tains cas la diminution provenait du declin des reserves de champs de petrole, 
mais en general elle peut s'attribuer au nombre croissant de nouvelles regions 
mises en production et qui, sous le systeme provincial du prorata, ont enleve 
aux anciennes une part plus importante du marche. La production de petrole 
brut du champ Pembina, le plus important producteur, a diminue en 1965; elle 
est passee de 111, OOO a 106, OOO barils par jour. La poursuite des forages en 

LES REGIONS NUM:EROTEES SUR CETTE CARTE 

SONT INSCRITES AU TA,OBRTLENAElLS'ONNO •. , ------•• -•• :'-::':' ••• ----------- PRINCIPALES REGIONS PRODUCTRICES DE PETROLE BRUT ·· ET IMPORTANTS PIPE-LINES DE PtTROLE DE L'OUEST DU 
CANADA 1965 

200 
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TABLEAU 1 

Production de petrole brut, par province et par champ 

(les chiffres entre parenthese indiquent !'emplacement des champs sur la carte) 

1964 1965p 

Barils Barils/jour Barils Barils/jour 

Alberta 
Pembina .......... ( 1) 40,607,165 110,949 38, 714, 572 106,067 
Swan Hills 1 . . • . . . . ( 4) 16,056,458 43,870 17,575,549 48,152 
Redwater . . . . . . . . . ( 3) 15,523,634 42,414 14,203,474 38,913 
Leduc-Woodbend .. (2) 11, 530, 595 31,504 9,365,185 25,658 
Judy Creek . . . . . . . ( 4) 7,524,835 20,560 8,981,907 24,607 
Golden Spike ...... (2) 3,074,138 8,399 8,226,887 22,539 
Swan Hills Southl .. (4) 7,392,135 20,252 
Bonnie Glen ....... (2) 6,752,175 18,449 6,320,983 17,317 
Fenn-Big Valley ... (8) 5,257,932 14,366 4,968,002 13,610 
Virginia Hills ..... ( 4) 3,176,287 8,678 4,070,981 ll, 153 
Wizard Lake ...... (2) 3,642,090 9,951 3,332,817 9,131 
Sturgeon Lake South (9) 2,812,349 7,684 3,065,919 8,399 
Kaybob ........... (10) 2, 712, 038 7,410 2, 972, 566 8,144 
Joarcam .......... (7) 2,899,322 7,921 2,737,142 7,499 
Snipe Lake ........ (12) 1,872,210 5, 115 2,539,781 6,958 
Willesden Green ... ( 1) 2,188,736 5,980 2,265,168 6,206 
Joffre ............ (5) 3,613,941 9,874 2,215,808 6,070 
CarsonCreekNorth (4) 1,383,894 3,781 2,207,218 6,047 
Mitsue ........... ( 16) 34,744 95 2,200,386 6,028 
Harmattan East . . . ( 6) 2,485,951 6,792 2,122,158 5,814 
Acheson .........• (2) 2,207,308 6,031 2,061,706 5,648 
Medicine River .... ( 13) 1,543,689 4,218 1,810,697 4,960 
Innisfail . . . . . . . . . . ( 6) 2,706,995 7,397 1,766,305 4,839 
Gilby ............ (5) 1,852,795 5,062 1,750,326 4,795 
Kaybob South ...... (14) 1,405,266 3,840 1,705,216 4,672 
Harmattan-Elkton . (6) 1,501,800 4,103 1,479,060 4,052 
Garrington ........ ( 13) 1,504,495 4, 111 1,455,723 3,988 
Bantry ........... ( 18) 785,536 2,146 1,421,344 3,894 
Westerose ........ (2) 1,481,448 4,048 1, 396, 429 3,826 
Stettler. . . . . . . . . . . ( 8) 1,481,264 4,047 1,392,745 3,815 
Wainwright ....... ( 17) 714,138 1,951 1,253,503 3,434 
Crossfield ........ (6) 1,618,423 4,422 1,175,737 3,221 
Turner Valley ..... ( 11) 1,195,970 3,268 1,078,982 2,956 
Sundre ........... (6) 986,466 2,695 1,028,067 2,816 
Simonette ......... ( 15) 892,235 2,438 1,004,008 2,750 
Autres champs et 

gisements ....... 20,415,267 5,578 21,039,535 5,764 

Total ............ 175,441,589 479,349 188,298,021 515,885 

Valeur totale ...... $450, 186, 921 $481,478,039 

95188-29 
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Tableau 1 (fin) 

1964 1965p 

Barils Barils/jour Barils Barils/jour 

Saskatchewan2 
Production totale 81,404,430 222,416 87,775,205 240,480 
Valeur totale ......... $186, 171, 931 $200,741,894 

Colombie-Britannique 
Boundary Lake . . . ( 19) 5, 911, 797 16, 152 5,335,522 14,618 
Peejay ........... (19) 1,365,329 3,731 2,770,105 7,589 
Milligan Creek ... ( 19) 1,637,993 4,475 2,165,494 5,933 
Blueberry ........ (20) 1,149,787 3,141 988,494 2,708 
Autres champs et 

gisements ...... 1,460,570 3,991 2, 211, 142 6,058 

Total .......•.... 11, 525, 476 31,490 13, 470, 757 36,906 

Valeur totale ..... $ 23, 261, 946 $ 27' 126, 064 

Manitoba 
North Virden-

Scallion ........ (21) 1,583,226 4,326 2,056,552 5,634 
Virden-Roselea ... (21) l, 034, 745 2,827 1,035,739 2,838 
Autres champs et 

gisements ...... 1,799,253 4,916 1,854,218 5,080 

Total ............ 4,417,224 12,069 4,946,509 13,552 

Valeur totale ..... $ 10,296,549 $ 11,530,312 

Ontario .......•.. 1,246,682 3,406 1,279,321 3,505 
Valeur totale ..... $ 4,014,316 $ 4,119,413 

Territoires du 
Nord-Quest ..... 586,2963 1,602 644,9983 1,767 

Valeur totale ..... $ 438,549 $ 482,458 

Nouveau-Brunswick 4,688 13 4,103 11 
Valeur totale ..... $ 6,516 $ 5,703 

Total pour le Canada 274,626,385 750,345 296,418,914 812,106 

Valeur totale ..... $674,376,728 $725,483,883 

Sources: Bureau Mderal de la stat!st!que et rapports des gouvernements provlnclaux. 
lEn 1965, la partle nord du champ Swan Hills et le champ Deer Mountain ont ete reunis sous le nom 
de champ Swan Hills; la partle sud du glsement a ete nommee champ Swan Hills South. 2La province 
de la Saskatchewan lndlque malntenant sa production par formations plutot que par champs. 3Ne 
comprend pas le volume reintroduit dans le reservoir. 
p: prellmlnalre 
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TABLEAU 2 

Production d'hydrocarbures liquides du gaz naturel, par province 

1964 1965p 

Barils Barils/jour Barils Barils/jour 

Alberta ---
Propane ............... 6,724,314 18,372 9,336,792 25,580 
Butane ................ 4,828,093 13, 192 6,141,445 16,826 
Pentanes renforces ..... 23, 298, 914 63,658 26,085,824 71,468 
Condensats ............ 742,169 2,028 546,418 1,497 
Autres hydrocarbures 

liquides du gaz nature! • 344,333 943 

Total ................. 35, 593, 490 97,250 42,454,812 116, 314 

Saskatchewan 
Propane ............... 646,003 1, 765 675,688 1,851 
Butane ................ 367,036 1,003 338,398 927 
Pentanes renforces ..... 285,624 780 252,736 692 

Total ................. 1,298,663 3,548 1,266,822 3,470 

Colombie-Britannigue 
Propane ............... 244,804r 669 358,776 983 
Butane ................ 46l,759r 1,262 477,990 1,310 
Pentanes renforces ..... 922, 2llr 2,519 947,429 2,596 
Condensats ............ 26,367 72 31,782 87 

Total ................. l,655,141r 4,522 1,815,977 4,976 

Canada 
Propane ............... 7;615,12lr 20,806 10,371,256 28,414 
Butane ..•.....•....... 5,656,888r 15,456 6,957,833 19,063 
Pentanes renforces ..... 24, 506, 749r 66,958 27,285,989 74,756 
Condensats ............ 768,536 2,100 578,200 1,584 
Autres hydrocarbures 

liquides du gaz naturel . 344,333 943 

Total ................. 38, 547, 294r 105,320 45, 537' 611 124,760 

Renvoye a la formation . 1,227,332 3,353 577,307 1,581 

Total de la production .. 37, 319, 962r 101,967 44,960,304 123,179 

Sources: Bureau federal de la statistique et rapports des gouvernements 
provinciaux. 
p: preliminaire r: revise -: neant 
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TABLEAU 3 

Valeur des hydrocarbures liquides du gaz naturel, par province 
(en milliers de dollars) 

1964 

Alberta*................................. 73, 338 
Saskatchewan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 273 
Colombie-Britannique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 078 

Total, Canada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 689 

Volume (en milliers de barils)............. 35, 876 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1965p 

86,852 
2,270 
3,425 

92, 547 

43,862 

*Le detail des ventes d'hydrocarbures liquides du gaz naturel de l' Alberta Oil 
and Gaz Conservation Board est le suivant: 

Propane ................................ . 
Butane .................•.••............. 
Pentanes renforces ...................... . 

1964 1965p 
(en milliers de dollars) 

5,901 
5,938 

60,209 

10, 771 
7, 183 

67,366 

En raison du petit nombre de raffineries en activite en Colombie-Britannique et 
en Saskatchewan, le volume des derives liquides du gaz nature! mis sur le 
marche de ces provinces ne peut etre donne. Cependant, la valeur de la pro
duction des condensats et des pentanes renforces ainsi que celle des ventes de 
propane et de butane figurent au tableau 3 dans le total, par province, de tous 
les derives liquides du gaz naturel. Ce tableau donne aussi le volume total. 

peripherie, en donnant plus d' extension au champ Swan Hills, a contribue a 
!'augmentation de son rendement. L'injection d'eau a aussi augmente le rende
ment de certains champs surtout en Saskatchewan. 

Le Conseil de conservation du petrole et du gaz de l'Alberta estime que 
la productivite de cette province en fin d'annee etait d'environ 1, 350, OOO barils 
par jour; la province n'aurait done produit qu'a 40 p. 100 de son rendement 
theorique au cours de l'annee. L'application progressive du nouveau systeme de 
prorata accorde une plus grande part de la production aux gisements dont les 
reserves a l'acre sont elevees. Ce nouveau systeme sera surtout avantageux 
pour les exploitants des gisements petroliers recemment decouverts de Rainbow 
Lake, OU les reserves a l'acre sont extremement elevees. 



TABLEAU 4 

Petrole brut: production, commerce et arrivages aux raffineries* 1955-1965 
(en barils) 

Arrivages aux raffineries3 

Productionl Importations2 Exportations2 Canadien Importe4 Total 

1955 129,440,247 86,678,057 14, 833, 971 105,050,563 86,751,128 191,801,691 
1956 171,981,413 106,469,685 42,908,086 125, 592, 074 106,305,532 231,897,606 
1957 181,848,004 111, 905, 371 55,674,228 126,914,237 111, 905, 372 238,819,609 
1958 165,496,196 104,038,800 31, 679, 429 134,513,998 107,444,741 241,958,739 
1959 184,778,497 115, 288, 643 33,362,234 151,507,774 116, 342, 270 267,850,044 
1960 189,534,221 125,559,631 42,234,937 149,259,745 126,824,208 276,083,953 
1961 220,848,080 133, 249, 113 65,222,523 157,182,263 133,225,748 290, 408, 011 
1962 244, 115, 152 134,517,707 91,580,232 173,606,596 135,364,821 308,971,417 
1963 257,661,777 147,720,870 90,875,816 186,157,830 146,586,964 332,744,794 
1964 274,626,385 143,530,957 101,258,926 199,456,553 143,946,481 343,403,034 
l965p 296,418,914 144,184,281 108,010,297 208,838,613 144,000,656 352,839,269 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lcrude Petroleum and Natural Gas Production (BFS). Les condensats recueillis sur le champ en Alberta ne sont pas 
compris dans la statistique des annees 1960, 1961et1962. 2commerce du Canada (BFS). 3Arrivages au raffineries, 
chiffres publies dans Refined Petroleum Products (BFS). Les condensats et les pentanes renforces sont inclus dans les 
arrivages aux raffineries. 4une partie de ce petrole importe a rec_;m un premier raffinage. 
p: preliminaire 
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Ri;;SERVES 

Selon les estimations de l' Association canadienne du petrole, les reserves 
d'hydrocarbures liquides recuperables au Canada totalisaient 7 I 700 millions de 
barils a la fin de l'annee 1965. Cette reserve represente un approvisionnement 
d'une duree de 22. 6 annees au rythme de la production faite en 1965 et a une 
augmentation de 9 p. 100 par rapport au total des reserves estimees a la fin de 
1964. En tenant compte des nouveaux gisements de petrole de Rainbow Lake, 
l'accroissement des reserves aurait ete beaucoup plus eleve. Le nombre com
parativement restreint de puits et le caractere confidentiel d'une grande partie 
des resultats des forages n'ont permis !'attribution que de faibles volumes de 
petrole aux decouvertes de Rainbow Lake. En 1966, les reserves de centaines 
de millions de barils seront probablement accordees aux gisements de Rainbow 
Lake. 

Selon le Conseil de conservation du petrole et du gaz de l' Alberta, les 
reserves de petrole brut recuperable de cette province sont d' environ 6, 080 
millions de barils et celles d'hydrocarbures liquides du gaz nature! de 1, 260 
millions. Les trois champs petroliferes les plus importants, qui sont Pembina, 
Swan Hills et Redwater, sont les memes que l'annee precectente. La plus grande 
partie de l'accroissement des reserves est attribuee a !'extension des gisements 
deja decouverts, notamment ceux de Mitsue Gilwood, de Fenn-Big Valley D-2A, 
de Golden Spike D-3A et de Snipe Lake-Beaverhill Lake. Parmi les decouvertes 
de 1965, le gisement de Nipisi Gilwood a le plus largement contribue a !'aug
mentation des reserves. Les methodes perfectionnees d' extraction dans les 
champs Mitsue et Nipisi, n'etant pas encore en application, la recuperation 
possible du petrole de ces champs est estimee au taux conservateur de 20 p. 100. 
Un pourcentage de 25 p. 100 de majoration a ete attribue aux reserves recupe
rables des regions de Lloydminster-Wainwright et Bantry-Taber (Alb.) I pro
ductrices de petrole lourd, toutefois, les reserves de ces secteurs ne constituent 
qu'une petite partie des reserves totales. Le petrole des sables de l' A thabasca 
et autres sables bitumineux du nord de !'Alberta ne figure pas dans les chiffres 
des reserves publies mais, en 1963, le Conseil de conservation a estime que 
300 milliards de barils de petrole brut, syntMtique et ameliore, pourraient etre 
eventuellement recuperes des 700 milliards de barils estimes aces endroits. 

Le Conseil estime a 1, 260 millions de barils la reserve de derives 
liquides du gaz nature! recuperables, dont 53. 3 p. 100 sont des pentanes ren
forces, 28. 2 p. 100 du propane et 18. 5 p. 100 du butane. Les reserves de deri
ves liquides du gaz nature! les plus importantes exploitees actuellement sont 
situees dans les regions des champs Harmattan, Westerose South, Pembina et 
Swan Hills. Les plus importantes reserves de derives liquides du gaz naturel 
decouvertes recemment sont celles du gisement Wabamun a Gold Creek. 

EXPLORATION ET MISE EN VALEUR 

Alberta 
Moins eleve que le record de 10, 300, OOO pieds atteint en 1964, le 

forage de puits en Alberta en 1965 a neanmoins totalise 10, 200, OOO pieds. Le 
nombre de forage de puits passe de 1, 831 a 1, 956 indique qu'en moyenne ils ont 



TABLEAU 5 

Reserves de petrole brut 

Province OU region 
A la fin de 1965 

(milliers de barils) 

Alberta ............................. 5, 719, 683 
Saskatchewan........................ 661, 672 
Colombie-Britannique ............... . 
Territoires du Nord-Ouest ........... . 
Manitoba ........................... . 
Est du Canada ...................... . 

231,822 
47,900 
41,071 

9,089 

Total ............................... 6,711,237 

Source: Association canadienne du petrole. 

Pourcentage 
du total 

1964 1965 

85.4 85.2 
9.8 9.9 
3.3 3.5 
0.8 0.7 
0.5 0.6 
0.2 0.1 

100.0 100.0 

TABLEAU 6 

Reserves d'hydrocarbures liquides a la fin de 1965 

Derives liquides 
du gaz nature! 

(milliers de barils) 

Alberta ........................... . 
Saskatchewan ..................... . 
Colombie-Britannique .............. . 
A utres regions .................... . 

Total. ............................ . 

952,204 
8,124 

38, 511 

998,839 

Source: Association canadienne du petrole. 
-: neant 

Petrole brut et 
derives liquides 

du gaz nature! 
(milliers de barils) 

6,671,887 
669,796 
270,333 

98,060 

7,710,076 

Difference nette 
depuis 1964 

(milliers de barils) 

+440,537 
+ 59,320 
+ 27,782 
- 1,264 
+ 7,434 
- 218 

+533,591 

Pourcentage 
du total 

86.5 
8.7 
3,5 
1. 3 

100.0 

""' ""' w 
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ete moins profonds. Les sondages ont augmente sensiblement pour la seconde 
annee consecutive et representent 44 p. 100 du total des forages, comparati
vement a 37 p. 100 en 1964. 

La decouverte de petrole a Rainbow Lake, en fevrier, a l' extremite 
nord-ouest de l' Alberta, a ete le fait dominant de l'annee 1965 dans le secteur 
de l'exploration petroliere au Canada. Les resultats des forages subsequents 
permettent d'affirmer que la region de Rainbow Lake sera aussi importante 
que celles de Leduc, Redwater, Pembina et Swan Hills. La Banff Oil Ltd., 
l' Aquitaine Company of Canada Ltd. et la Socony Mobil Oil of Canada, Ltd. ont 
participe a la decouverte du puits Banff Aquit Rainbow West 7-32-109-8W6. La 
productivite de ce puits est estimee a plusieurs milliers de barils par jour. Le 
reservoir principal de petrole et de gaz, situe dans un massif dolomitique tres 
poreux du Devonien moyen (Keg River), a une epaisseur maximale de plus de 
600 pieds. Au-dessus de ce gisement se trouvent deux zone gaziferes diffe
rentes et une zone petrolifere beaucoup plus mince mais tres riche. De nou
veaux forages ont permis de decouvrir au moins six autres gisements de 
petrole et plusieurs gisements de gaz dans un rayon de 15 milles du premier 
puits. Meme si les gisements de Keg River semblent peu etendus, leurs reser
ves a l'acre sont les plus elevees jamais rencontrees en Alberta. Cette decou
verte de Rainbow, venant au moment ou la province de l'Alberta effectue la con
version de son systeme de prorata, par une methode accordant une production 
beaucoup plus importante aux gisements a grandes reserves par unite de terrain, 
sera tres profitable aux societes participantes. 

[ PETROLE BRUT AU CANADA 



TABLEAU 7 

Puits fores 

Petrole Gaz 

1964 1965 1964 1965 

Alberta ........•....•... 912 877 243 220 
Saskatchewan ............ 628 697 27 57 
Colombie-Britannique .... 42 113 35 41 
Manitoba ................ 72 26 - -
Yukon et Territoires 

du Nord-Ouest ......... - 1 3 2 

<O Total, Ouest du Canada ... 1,654 1,714 308 320 
::: 
CD r Ontario ................. 33 23 55 68 
0 Quebec ................. - - - -

Maritimes .............. - 1 - -

Total, Est du Canada ...•. 33 24 55 68 

Total, Canada ........... 1,687 1,738 363 388 

Source: Association canadienne du petrole. 

Steriles De service 

1964 1965 1964 1965 

667 856 9 3 
529 519 11 11 

61 93 2 2 
34 38 1 -

15 15 - -

1,306 1,521 23 16 

128 97 45 16 
10 2 - -

1 2 - -

139 101 45 16 

1,445 1,622 68 32 

-
1964 

1,831 
1,195 

140 
107 

18 

3,291 

261 
10 

1 

272 

3,563 

Total 

1965 

1,956 
1,284 

249 
64 

18 

3,571 

204 
2 
3 

209 

3,780 

... ... 
01 

l"C 
m.. ,.... 
1-j 

0 ..... 
(1) 
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TABLEAU 8 

Pults de petrole dans l'Ouest du Canada a la fin de l'annee 

Puits productifs Pults en etat de produire 

1964 1965 1964 1965 

Alberta ..................... 9,613 8,736 12, 114 12,771 
Saskatchewan ................ 4,837 5,384 5,640 6,192 
Manitoba .................... 745 748 892 889 
Colombie-Britannique ........ 310 412 401 497 
Territoires du Nord-Ouest .... 31 31 60 60 

Total ....................... 15,536 15, 311 19,107 20,409 

Sources: rapports des gouvernements provinciaux, ministere du Nord canadien 
et des Ressources nationales. 

Dans la region du Petit lac des Esclaves, les sondages entrepris dans 
les gres devoniens de Gilwood a la suite de la decouverte du champ Mitsue en 
1964 ont amene la decouverte,en 1965, de !'important reservoir de petrole 
Gilwood, a 40 milles au nord-ouest de Mitsue. Le champ Nipisi a ete decouvert 
en janvier lors du forage simultane des puits Hamilton Uno-Tex E Utikuma 8-13-
79-8W5, Mobil Nipisi 7-6-79-7W5 et Texaco Texcan Nipisi 10-2-79-8W5. 
Malgre son isolement, le champ Nipisi a ete relie aux marches par deux oleoducs 
rivaux moins de trois mois apres sa decouverte. En raison de la richesse de 
ce reservoir, les societes petrolieres ont paye de fortes sommes en reglement 
des droits d'exploitation. Des prix s'elevant a plus d'un million de dollars pour 
certains lots etaient chose courante et pres de 40 millions de dollars ont ete 
payes en droits d'exploitation a Nipisi en 1965. Environ 40 puits de petrole 
Gilwood ont ete fores au cours de la meme periode dans la region de Nipisi. 

Aucune autre decouverte de petrole comparable a celles de Rainbow 
Lake et de Nipisi n'a ete faite en 1965, mais plusieurs autres endroits acti
vement explores offrent de l'interet. La decouverte au sud de !'Alberta du 
champ petrolier Shell Cdn-Sup Olds 10-15-32-2W5 est l'une des meilleures 
decouvertes. Le puits fore permet de tirer du petrole de la formation devo
nienne Wabamun sise immediatement a l'ouest du champdegazacideOlds, situe 
sur la meme formation. Plusieurs puits supplementaires ont ete termines. 

Des forages recents dans les avant-m::mts de l' Alberta ont permis de 
decouvrir du gaz humide, du condensat et du soufre (acide sulfhydrique), mais 
peu de gisements importants de petrole. Les reserves considerables de gaz des 
formations devoniennes reperees lors de quatre forages a Gold Creek, a 25 
milles au sud-est de Grande-Prairie, renferment un pourcentage important de 
condensats, estime a pres de 150 barils par million de pieds cubes. Du con
densat a egalement ete decouvert a la riviere Brazeau a 26 milles au sud-est du 
champ gazifere Edson. Le puits HB Braz R 10-2-46-14W5 a permis de tirer du 
gaz et du petrole leger de la formation mississipienne Shunda ainsi que du gaz 
et du condensat de la formation Elkton sise a une profondeur d'environ 10, 400 
pieds. A cinquante milles au sud-est, juste au nord du champ de petrole Ferrier 
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dans la region de Crimson Lake, un nouveau terrain a ete mis en exploitation 
pour la production de petrole des formations Cardium et Viking, a l'ouest du 
principal gisement de formation Cardium. D'importants capitaux ont ete investis 
dans l'achat de terrains dans la region de Crimson Lake, toutefois, I' importance 
des reserves de cette region est inconnue. 

Une reduction importante en 1965 des tarifs du pipe-line Red Earth a 
favorise !'exploration dans les regions traversees par ce pipe-line. Du petrole 
a ete trouve a mi-chemin entre les champs Red Earth d'Utikuma Lake au puits 
Chevron Suptst Dome Loon S 4-16-85-9W5. Le petrole obtenu provient de 
couches non identifiees; d'autres forages sont en cours dans les environs. 

· La decouverte de petrole dans le nord-ouest du Montana, dans les 
sables Moulton du Cretace inferieur, a entraine des travaux d' exploration jusque 
dans le district de Red Coulee situe au sud de !'Alberta. La production de 
quelques puits du Montana etait tres importante au debut. Plusieurs puits de 
petrole en bordure est et ouest du premier gisement de Red Coulee en Alberta 
sont le resultat de forages comp!ementaires. 

En Alberta, 56 p. 100 des 10, 200, OOO pieds de forage effectues avaient 
pour but !'extension des champs existants; cette proportion a ete bien inferieure 
aux 63 p. 100 de 1964. Ce ralentissement des travaux d'extension etait attendu 
du fait des restrictions de production imposees aux puits en exploitation. Les 
principales regions oii. se sont effectuees ces sondages sont les memes qu' en 
1964, a !'exception du champ Nipisi. Le champ Mitsue est l'une des deuxregions 
qui ont connu le plus d'activite en forage. L'achevement de 139 puits a porte a 
153 le nombre de puits de petrole exploitables dans ce champ. Pres de dix ans 
apres sa decouverte la surface du champ Swan Hills vient d'etre encore agrandie. 
Son etendue productive a ete portee a !'est et au nord en y incorporant le champ 
Deer Mountain. Forme de deux reservoirs distincts, le champ Swan Hills a ete 
divise en deux parties et comprend desormais le Swan Hills et le Swan Hills 
South. Cent quarante et un nouveaux puits font partie de ces deux champs. La 
mise en valeur du vaste bassin du Cardium de Pembina s'est poursuivie, mais 
moins rapidement. De nouveaux puits ont ete fores dans cette formation, surtout 
a l'extremite nord-ouest du champ. Plus de la moitie des 93 nouveaux puits du 
champ Pembina resultent de forages de nappes irregulieres, mais tres pro
ductives, du Cretace superieur des gisements Belly River, dans le secteur est. 

L'active mise en valeur de la region de petrole lourd du sud-est de 
!'Alberta s'est poursuivie. L'ensemble des travaux ont ete centres sur les 
champs Taber et Taber South, oii. 50 puits de petrole ont ete fores. Les champs 
Bantry et Jenner dans le sud-est de !'Alberta ont ete l'objet d'une grande acti
vite ainsi que les champs Lloydminster, Clive, Medicine River et Utikuma Lake. 
Le Conseil de conservation du gaz et du petrole de !'Alberta a designe comme 
champs petroliferes un certain nombre de nouvelles regions productrices et des 
regions devant etre plus largement exploitees. Ce sont: Auburndale, Alderson 
East, Carrot Creek, Ethel, Jenner, Freeman, Giroux Lake, Leafland North, 
Lochend, Nipisi, Sunset, Three Hills et Wintering Hills. 

L'installation d' outillage destine au maintien de la pression et l' emploi 
de moyens de recuperation secondaire ont joue un rOle important dans le deve
loppement de nouvelles reserves de petrole. Peu de nouveaux projets ont ete 

95188-30~ 
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entrepris, mais ceux deja en cours ont ete poursuivis et etendus. Le forage de 
47 nouveaux puits d'injection d'eau dans le bassin du Cardium de Pembina a 
p,orte le nombre de ces puits a 1, 076. De nouvelles installations d'injection 
d'eau ont ete amenagees dans les champs Swan Hills, Crossfield Cardium, 
Willesden Green, Garrington, Joarcam, Leafland, Snipe Lake et Turner Valley. 
Le programme d'injection d'eau a commence dans les champs Bigoray, Edson 
Cardium et Judy Creek South. A la fin de l'annee, l'Alberta comptait 1, 432 
puits d'injection d'eau et 119 puits d'injection de gaz et de LPG. 

Les experiences en recuperation du petrole se sont poursuivies dans 
les regions de petrole lourd de Lloydminster et de Cold Lake, en meme temps 
de nouveaux programmes d'essais ont ete etablis. A Lloydminster, la Husky 
Oil Canada Ltd. a experimente un procede d'injection d'eau traitee au polymere 
pour en augmenter la viscosite. Cette soctete poursuit ses experiences d'in
jection de vapeur a Lloydminster, et la Kodiak Petroleums Ltd. fait des essais 
semblables dans la meme region. La Triad Oil Co. Ltd. a mis en oeuvre un 
programme d' essais comportant l' injection de vapeur' a Cold Lake, OU se trouvent 
des centaines de millions de barils de petrole visqueux d'une densite de 10 APJ. 
La Great Plains Development Company of Canada, Ltd. et ses entreprises 
associees ont commence des essais de stimulation par la vapeur, et l'Imperial 
Oil Limited a poursuivi a Cold Lake ses experiences de recuperation a la vapeur. 

L'installation au coO.t d' environ 230 millions de dollars de l'usine de la 
Great Canadian Oil Sands Limited, d'une capacite journaliere de 45, OOO barils 
en vue de I' extraction du petrole brut synthetique des sables bitumineux de 
l'Athabasca, s'est poursuivie comme prevu. Pres de 2,000 hommes travail
laient a sa construction; sa mise en exploitation est prevue pour l'automne 1967. 
Plusieurs autres societes ont poursuivi des essais de diverses methodes de re-
cuperation du petrole des sables. · 

Saskatchewan 
Sous l'effet continue! d'une forte demande de petrole brut de la 

Saskatchewan, le nombre de forages a augmente pour la troisieme annee conse
cutive. Le total de 4, 560, OOO pieds de forages apporte une augmentation de 
8. 7 p. 100 sur 1964. De ce total 36 p. 100 etaient des puits d'exploration. Mal
gre cette multiplication de travaux d'exploration, les sondages n'ont pas revere 
de nouveaux gisements d' importance majeure. 11 s'est revele neanmoins plusieurs 
gisements de petrole d'importance moyenne dont le rendement est tres satis
faisant. Les decouvertes d'Innes, de Flat Lake et de Lake Alma dans le sud
est de la province, sont considerees comme les plus prometteuses de cette 
annee. Le gisement d'Innes,decouvert en juin, est situe a deux milles au nord 
du champ Midale. Le petrole est extrait de couches mississippiennes de 
Frobisher. Le puits de decouverte a ete creuse dans LSD l-36-7-llW2 par la 
Michigan Wisconsin Pipe Line Company, la United Canso Oil & Gas Ltd. et la 
Tenneco Oil & Minerals, Ltd. Une vingtaine de puits etaient fores a la fin de 
l'annee; l'agrandissement de ce champ est possible. La capacite de production 
de plusieurs puits peut atteindre 150 barils par jour au debut de I' exploitation. 

Le champ Flat Lake, situe a la frontiere des Etats-Unis, a 30 milles 
au sud-ouest du champ Weyburn, a ete decouvert en 1964 dans la partie nord-est 
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de l' etat voisin, le Montana. Le forage, en 1965, du CDR-Scurry W Ratcliffe 
4-4-l-16W2 a prolonge la zone productive des couches Ratcliffe mississipiennes 
jusqu'en Saskatchewan. Treize autres puits de petrole, tous productifs, ont ete 
fores en territoire canadien pres de la frontiere avant la fin de l'annee. L'epais
seur des gisements, de 15 a 25 pieds, permet de produire quotidiennement 
environ 135 barils par puits. La Central-Del Rio Oils Limited et la Scurry
Rainbow Oil Limited, principales participantes dans la mise en valeur du champ 
Flat Lake, ont aussi decouvert une nappe de petrole tres productive sous le 
terrain LSD 2-29-l-l 7W2, a sep milles au nord-ouest de Flat Lake. Ce gise
ment, connu sous le nom de Lake Alma, se trouve dans la couche profonde 
Oungre de la formation Ratcliffe. Quatre autres puits de petrole ont ete fores 
dont un s'est revele sterile. Le seul puits de petrole de la Saskatchewan fore 
dans les formations pre-devoniennes est Situe a mi-Chemin entre les gisements 
de Flat Lake et de Lake Alma. Decouvert en 1963, ce puits ordovicien, peu 
productif, I' est devenu tout recemment lors de !'application des procedes de 
stimulation effectues pour augmenter son debit. Le succes appreciable des 
travaux qui ont permis de decouvrir du petrole d'age devonien et ordoviciendans 
les etats voisins confirme la possibilite de trouver des nappes en profondeur 
dans la partie canadienne du bassin de Williston. 

Une importante decouverte de petrole a ete faite dans le sud-ouest de la 
Saskatchewan, le long de la formation Fosterton-Dollard. Le puits Co-op 
Whitehall Illerbrun 9-6-12-l 7W3 a atteint un nouveau gisement petrolifere dans 
les sables jurassiques du Shaunavon superieur, a 9 milles au sud-est du champ 
Gull Lake. Quatre autres puits de petrole et plusieurs puits steriles ont permis 
de tracer la forme approximative d'un reservoir qui ne semble pas tres etendu. 

En Saskatchewan les forages demise en valeur ont vise surtout l'agran
dissement peripherique de champs existants et l'extension des decouvertes pre
citees. En plus de ces decouvertes, les principales regions d'activite explo
ratrice dans le sud-est de la Saskatchewan ont ete la nappe Areola, a 20 milles 
au nord du champ Steelman, et la region de Handsworth a deux milles du champ 
Lost Horse Hills. La mise en valeur dans le sud-ouest de la Saskatchewan s'est 
concentree surtout a l' extremite nord de la formation petrolifere, principa
lement dans les gisements de South Cantuar, de Delta et de Suffield. Dans la 
region de Coleville, des travaux de tra9age ont permis un leger agrandissement 
du cote est du champ Dodsland. Pres de Lloydminster, les nombreux forages 
executes ont porte surtout au sondage des champs Aberfeldy et Lone Rock. 

A la fin de 1965 le procede d'injection d'eau se pratiquait dans 48 ex
ploitations en Saskatchewan; l'application du procede s' est effectuee depuis le 
puits a injection unique jusqu'a la vaste installation d'injection centrale du champ 
Weyburn. Le systeme d'injection d'eau de Weyburn s'est etendu a 634 puits 
dont pres du quart sont des puits injecteurs. Dans le champ de petrole lourd de 
Battrum, pres de Swift Current, la Socony Mobil Oil of Canada, Ltd. a effectue 
l'essai de l'injection de vapeur et la combustion in situ, deux·methodes de recu
peration par la chaleur. Des experiences de recuperation par ces methodes 
sont en progres dans le secteur de Lloydminster. 
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Colombie-Britannique 
Les forages pratiques en Colombie-Britannique sont passes de 66, OOO 

pieds en 1964 a 1,080,000 pieds. Les Bondages ont ete centres sur deuxregions: 
pres des champs triasiques Peejay et Wildmint et dans la region des bancs ga
ziferes devoniens au nord-est de Fort Nelson. Les forages dans la region pe
trolifere triasique ont ete assez fructueux, mais ceux pratiques dans la region 
de Fort Nelson n'ont donne aucun resultat. La decouverte de petrole a Nancy, 
en 1964, prouve que les gisements exploitables des sables triasiques ne sont pas 
restreints a l'etroite chafne de champs de la formation Peejay-Beatton River. 
Des puits tres productifs ont ete fores en 1965 dans la region de Weasel, a 
quelques milles au nord-ouest de Nancy et a trois milles a l'ouest du champ 
Wildmint. De fortes sommes ont ete offertes pour l'achat de ces terrains apres 
la decouverte de petrole et leur mise en valeur s'est effectuee rapidement. En
viron 20 puits de petrole ont ete fores dans la region de Weasel au cours de 
l'annee. Plusieurs decouvertes de petrole du Trias moyen ont ete faites a l'est 
et au sud-est du champ Peejay. 

Les travaux demise en valeur ont porte principalement sur les champs 
Peejay et Wildmint. Le nombre des puits de petrole exploitables dans la pro
vince est passe de 404 a 497. L'injection d'eau s'est pratiquee dans les cinq 
champs de petrole suivants: Boundary Lake, Milligan Creek, Peejay, Beatton 
River et Beatton River West. Seul le champ Boundary Lake a rec;u un agran
dissement sensible en 1965. Les puits a injection, passes a 50, ont double. 

La Shell Canada Limited a poursuivi ses recherches seismiques sous
marines pres des cotes de la Colombie-Britannique en prevision des forages 
qu'elle a !'intention d'effectuer en 1966 a l'aide d'une nouvelle plate-forme semi
submersible. 

Manitoba 
La forte reprise et l'-intense activite dans les travaux de forage durant 

la periode 1963-1964 a pris fin; en 1965 les forages ontdiminue considerablement. 
Le total des forages d' exploration et de mise en valeur accuse une baisse de 33 
p. 100 avec seulement 164, 500 pieds; dans le nombre de puits fores cette baisse 
atteint 40 p. 100. Toutefois, depuis la decouverte de petrole a Rainbow Lake, 
dans la partie nord-ouest de l'Alberta, un nouvel interet semble renartre au 
sujet des reserves petrolieres du Manitoba. Les bancs Winnipegosis duDevonien 
moyen du Manitoba et de la Saskatchewan sont le prolongement sud-est des bancs 
de Keg River, dans la region de Rainbow Lake. L'exploration de cette formation 
rocheuse qui s'etend des Territoires du Nord-Ouest au Dakota-Nord a ete rela
tivement limitee, mais la reevaluation de ses possibilites petroliferes est en 
cours. La complexite des droits de propriete est l'un des facteurs ayant 
restreint la recherche du petrole au Manitoba. Le grand nombre de proprietes 
foncieres perpetuelles et le morcellement des concessions petrolieres emp~chent 
l' exploration rationnelle, car les societes petroliere eprouvent des difficultes 
a constituer des terrains suffisamment etendus. 

Quelques nouveaux champs de production petroliere commerciale de 
moindre importance ont ete etablis. L'un deux, le KR et al. 13-17-3-28Wl, a 
ete decouvert dans les couches mississippiennes d' Alida, a trois milles au nord
est du champ Pierson. Trois puits complementaires ont ete fores avec succes. 
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Une nouvelle zone productive a ete delimitee par le forage de huit puits a deux 
milles a 1' ouest du champ Daly. Dans les champs anciens les forages ont ete 
concentres sur le champ Routledge. 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 
Les travaux de forage se poursuivent a peu pres au meme rythme qu'en 

1964. La longueur des forages, Iegerement superieure a 1964, a totalise 
119, 600 pieds. Comme en 1964, dix-huit puits ont ete fores. La Socony Mobil 
Oil of Canada, Ltd. a decouvert du petrole dans les couches permo-pennsylva
niennes en forant un puits dans les plaines Eagle du nord du Yukon. La soc!ete 
a termine un programme couteux de trois ans d'exploration dans le nord du 
Yukon oil. dix puits ont ete fores. Le petroleetlegaznaturelqu'elleyadecouvert 
ne represente pas des quantites suffisantes pour justifier de nouveaux travaux 
actuellement, d'autant plus que la societe a centre ses efforts sur ses proprietes 
bien situees de Rainbow Lake. Dans le delta du fleuve Mackenzie, la Shell 
Limited, la British American Oil Company Limited et l'Imperial Oil Limited 
ont fore conjointement un puits qui a donne un peu de gaz du Cretace superieur. 
Ce puits est le plus septentrional fore jusqu'ici dans les territoires du nord. 

Est du Canada 
En Ontario, une diminution marquee des forages d'exploration et de 

mise en valeur a entrafne une baisse de 28 p. 100 dans le nombre de pieds de 
forages effectues par rapport a 1964; l'ensemble des forages a atteint une lon
gueur de 350, 900 pieds. Des 204 puits termines, 23 etaient des puits de petrole, 
dont trois seulement de nature exploratrice. Deux de ces puits produisent du 
petrole de formation cambrienne et l'autre de formation silurienne. L'un des 
puits de formation cambrienne, IOE et al. Dunwich 2-22, marque une extension 
de la nappe petrolifere Willey decouverte en 1964. La production apres trai
tement a ete satisfaisante, mais de nouveaux forages seront necessaires pour 
evaluer I'importance des reserves. Dans la mise en valeur, 10 puits de petrole 
etaient de formation silurienne, sept de formation cambrienne et trois de for
mation devonienne. 

Les travaux d'exploration sur les basses terres de la baie d'Hudson et 
le fond marin cotier se poursuivent. La superficie totale du terrain detenu par 
les societes petrolieres, comprenant 55, 800, OOO acres, est demeuree sensi
blement la meme. La Richfield Oil Corporation a obtenu les droits miniers sur 
50 millions d'acres de fm1d marin en vertu de permis d'exploration du gouver
vement federal. Les interpretations des !eves magnetometriques portent a 
croire qu'il existe 5, OOO pieds de couches sedimentaires post-precambriennes 
pres du centre de la bale. Cette source eventuelle de petrole explique le vif 
interet qu'elle a provoque. Le nombre des !eves industriels et gouvernementaux 
a augmente considerablement en 1965; il s'agit de leves aeriens et magneto
metriques ainsi que de !eves seismiques marins effectues a !'aide des methodes 
classiques et d'explosions de gaz. Les travaux geologiques comportaient ega
lement l'inspection des sediments marins par des plongeurs. 
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Les travaux d'exploration effectues sur les cotes de l'Est du pays ant 
ete intensifies et la superficie totale des concessions a presque doublee, 
atteignant 114 millions d'acres. Une grande partie du golfe Saint-Laurent est 
sous permis. Dans les regions ou la juridiction est contestee, certaines 
societes detiennent des permis d'exploration federaux et provinciaux. Les 
societes Pan American Petroleum Corporation et Imperial Oil ont effectue en 
collaboration des leves seismiques sur le bloc de 31 millions d' acres des grands 
bancs de Terre-Neuve detenus par la Pan American; elles ontegalement effectue 
sur ces bancs, 24 sondages a carotte et procede a des analyses d'eau de mer 
afin d'y deceler la presence de gaz. La Socony Mobil Oil of Canada, Ltd. a 
effectue cinq carottages pres de l' fle aux Sables. 

Au Quebec sur l' fle Anticosti deux puits d'exploration seulement ont ete 
fores contre 10 en 1964. La longueur totale du forage de ces deux puits a ete 
legerement inferieure a 12, OOO pieds. Quelques indices de gaz nature! sont 
apparus. 

Sur la cote ouest de Terre-Neuve, dans la peninsule de Port-au-Port, 
les forages de deux puits steriles executes par la Golden Eagle Oil and Gas 
Limited et la British Newfoundland Exploration Limited ont totalise 4, 917 pieds. 
A Parsons Pond, ou des infiltrations d'huile sont connues depuis longtemps, 
le groupe Jubilee-NALCO a commence le forage d'un puits qui, dans les premiers 
2, 500 pieds' aurait reveie des traces de petrole et de gaz nature!. 

Au Nouveau-Brunswick, un puits de sondage a ete fore envued'agrandir 
le champ de Stony Creek. 

TRANSPORT 

La construction de nouveaux oleoducs a diminue en 1965 par rapport a la moyenne 
des dix dernieres annees. La pose, entre 300 et 400 milles de nouveaux pipe
lines en 1965, a porte la longueur exploitable des reseaux d'oleoducs aux envi
rons de 12, 110 milles. Au Canada, les pipe-lines servent surtout au transport 
du petrole brut, bien que certains servent aussi a transporter des hydrocarbures 
liquides du gaz nature! ou des produits raffines du petrole. 

L'Interprovincial Pipe Line Company et la Montreal Pipe Line Company 
Limited ont execute les travaux les plus importants de construction d'oleoducs. 
L'Interprovincial a investi dans ces constructions un capital de 11 millions de 
dollars; elle a pose un embranchement a son pipe-line principal en ajoutant 49 
milles de tuyaux de 34 pouces en Saskatchewan, et 23 milles dans la section 
americaine du reseau. Cette extension a porte a 329 milles la longueur de la 
troisieme ligne allant de Regina (Sask.) a Superior (Wisconsin). Dans la section 
entre Cromer et Gretna (Man.), la capacite maximum de debit quotidien de la 
canalisation est de 575, OOO barils. La Montreal Pipe Line Company Limited a 
termine !'installation d'un tuyau de 24 pouces parallelement a ceux de 18 et 12 
pouces utilises au transport du petrole brut entre Montreal et Portland (Maine). 
Soixante-trois milles de la nouvelle canalisation ont ete poses dans la province 
de Quebec. La capacite journaliere actuelle du reseau atteint 356, OOO barils. 
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TABLEAU 9 

Longueur en milles des pipe-lines au Canada transportant le petrole brut, 
les hydrocarbures liquides du gaz nature! et leurs derives 

Fin de l'annee Milles 

1954 4, 656 
1955 5,079 
1956 6,051 
1957 6,873 
1958 7,148 
1959 7,945 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 

Fin de l'annee 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965p 

TABLEAU 10 

Livraison de petrole brut 
(en millions de barils) 

Societe et destination 

Interprovincial Pipe Line 
Ouest du Canada ......................... . 
Etats-Unis .............................. . 
Ontario ................................. . 

Total ................................... . 

Trans Mountain Oil Pipe Line 
Colombie-Britannique .................... . 
Etat de Washington ........................ . 

Total ................................... . 

Source: rapports annuels des societes. 

1964 

33.1 
46.9 

104.5 

184.5 

26.4 
53.3 

79.7 

Milles 

8, 435 
9, 554 

10,037 
10,607 
11, 744 
12,084 

1965 

38.7 
52.5 

112. 5 

203.7 

25.7 
54.0 

79.7 

En Alberta, la construction d'une canalisation en 1965 a ete entreprise 
afin de relier au reseau les nouveaux champs petroliferes du Nord. La Mitsue 
Pipeline Ltd. a termine la construction de son oleoduc entre Redwater et le 
Petit lac des Esclaves. D'une longueur de 110 milles, cet oleoduc est forme 
surtout d'un tuyau de 10 pouces, mais un tuyau de 8 pouces traverse le champ 
Mitsue. La Nipisi Pipeline Ltd. a relie par un tuyau de 8 pouces, d'une 
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TABLEAU 11 

Capacite de raffinage de petrole brut par region 

1964 

Barils/jour % 

Provinces de l'Atlantique...... 125,500 11. 9 
Quebec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318, 700 30. 3 
Ontario...................... 306, 900 29. 2 
Provinces des Prairies et 

Territoires du Nord-Quest .. 
Colombie-Britannique ....... . 

199,910 
101,500 

Total....................... 1, 052, 510 

19.0 
9.6 

100.0 

1965 

Barils/jour % 

125,500 11. 6 
328,700 30.3 
322,400 29.8 

206,150 19. 0 
100,400 9.3 

1,083,150 100.0 

Petroleum Refineries Source: ministere des Mines et des Releves techniques, -------------"" 
in Canada (Operators List 5), janvier 1966. 

longueur de 45 milles, le champ Nipisi recemment decouvert a Utikuma Lake 
au pipe-line de la Mitsue. La Peace River Oil Pipe Line Co. Ltd. a construit 
un pipe-line concurrent de 8 pouces, d'une longueur de 35 milles, afin de relier 
le reseau Red Earth-Snipe Lake au champ Nipisi. La Peace River a aussi relie 
par de petits pipe-lines lateraux les nouveaux champs de Sunset, Giroux Lake 
et Calais, et fait l'achat de l'Hudson's Bay Oil and Gas Company Limited du 
pipe-line transportant les condensats de Windfall a Edson. La Peace River 
execute presentement des travaux afin de porter de 60, OOO a 80, OOO barils la 
capacite quotidienne de son oleoduc de brut entre Fox Creek et Edmonton. 

A la fin de 1965, les travaux de construction preliminaires du pipe-line 
de Rainbow Lake progressaient. L'oleoduc comprendra un tronc;on de 240 milles 
d'un diametre de 20 pouces en direction nord-ouest entre Utikuma Lake et le 
champ de Rainbow Lake. On a aussi commence la construction du pipe-line 
d'une longueur de 266 milles pour assurer le transport a Edmonton du brut syn
tMtique provenant de l'exploitation d' Athabasca de la Great Canadian Oil Sands 
Limited. En decembre, une longueur de 57 milles de canalisation a ete posee 
a l'extremite sud du pipe-line; l'entiere installation doit ~tre terminee au prin
temps de 196(\. 

L'installation d'un embranchement par la Husky Pipeline Ltd. entre 
Lloydminster et Hardisty montre !'evolution rapide du marche pour le petrole 
lourd brut de Lloydminster. Sur une distance de 72 milles, la societe a ins
talle le long du pipe-line de six pouces, une canalisation de huit pouces eli
minant ainsi la necessite de renverser periodiquement le flot pour transporter 
vers le nord des condensats destines a etre melanges au brut lourd. Dans la 
region de Taber, dans le sud-est de I' Alberta, la Bow River Pipe Lines Ltd. a 
construit un embranchement de 13 milles jusqu'au champ Chin Coulee. La 
majeure partie des autres installations de pipe-line en Alberta n'ont ete que des 
extensions de reseaux d'amenee. La Pembina Pipe Line Ltd., par exemple, a 



Emplacement 
des raffineries 

Provinces de l' A tlantique 
Quebec 
Ontario 
Provinces des Prairies 
Colombie-Britannique 
Territoires du Nord-Ouest 

et Yukon 

Total 

TABLEAU 12 

Arrivages de petrole brut aux raffineries canadiennes, 1965p 
(barils) 

Canada 

4,335 

109,356,595 
69,101,604 
29, 710, 523 

665,556 

208,838,613 

Pays d'origine 

Moyen-Orient 

15,091,676 
38,382,744 

53,474,420 

Trinite 

4,358,183 

4,358,183 

Venezuela 

22,678,228 
62,836,934 

652,891 

86,168,053 

Source: Bureau federal de la statistique, Refined Petroleum Products, rapports mensuels 1965. 
p: preliminaire -: nfant 

Total des 
arrivages 

37,774,239 
105,577,861 
110,009,486 
69,101,604 
29, 710, 523 

665,556 

352,839,269 

>l>-
01 
O'> 



TABLEAU 13 

Consommation regionale de produits du petrole, ventes nettes en 1965 
(en milliers de barils) 

Kerosene, 
combustible 
domestique, Fuel-oil Fuel-oil 

Essence a fuel-oil pour a moteurs Ieger 
moteurs tracteurs diesels nos 2 et 3 

Terre-Neuve ................. 1,619 1,182 1,721 1, 698 
Provinces Maritimes .......... 7,950 2,848 3,074 7,303 
Quebec ....................... 30,072 6,349 7,226 25,834 
Ontario ...................... 47,508 3,704 6,998 34,160 
Manitoba ..................... 6,610 1,028 2,318 2,183 
Saskatchewan ................. 9,172 1,421 3,420 1,829 
Alberta ...................... 12,971 433 5,015 1,177 
Colombie-Britannique ......... 12,337 1,740 5,540 4,767 
Territoires du Nord-Ouest 

et Yukon .................... 255 217 354 343 

Total ........................ 128,494 18,922 35,666 79,294 

Source: Bureau federal de la statistique, Refined Petroleum Products, rapports mensuels 1965. 

Fuel-oil 
lourd 

n°s 4, 5 et 6 
-

2,543 
10,062 
32,427 
24,070 

1,320 
762 
468 

7,670 

106 
--

79,428 

>I>-

"' -:i 

;g .... 
1-j 
0 
CD' 
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ajoutt'i 39 milles de tuyaux d' ament'ie de pt'itrole brut dans les champs Pembina 
et Willesden Green. La Federate Pipe Lines Ltd. a post'i 13 milles de tuyaux 
d1 ament'ie dans la rt'igion de Swan Hills et ajoutt'i huit milles de tuyaux secondaires 
de 16 pouces a sa canalisation principale pres d'Edmonton. 

Dans le sud-est de la Saskatchewan, la Producers Pipelines Ltd. a post'i 
29 milles de tuyaux d'ament'ie et 42 milles de pipe-lines pour rejoindre les nou
velles regions productrices de Flat Lake, Lake Alma West, Handsworth, Areola 
et Antler. Dans la region de Fosterton, dans le sud-ouest de la Saskatchewan, 
la South Saskatchewan Pipe Line Company a agrandi ses installations de pom
page afin d'assurer au printemps de 1966 un transport quotidien de 100, OOO 
barils. Elle a t'igalement effectut'i la pose, sur une distance de 20 milles, d'un 
tuyau secondaire de 12 pouces entre le champ de plus en plus important de 
Delta et la station de pompage de Cantuar. 

L'lnterprovincial Pipe Line Company et la Trans Mountain Oil Pipe 
Line Company n' ont pas modifie leurs prixde transport par pipe-line; d' Edmonton 
a Port Credit, le tarif est demeure a 51 cents le baril; d'Edmonton a Burnaby, 
pres de Vancouver, 40 cents. Par contre les tarifs de transport par pipe-line 
entre les principaux terminus et plusieurs des nouveaux champs petroliferes de 
I' Alberta et de la Saskatchewan ont t'ite rt'idui ts. Les rt'igions de N ipisi, d 'U tikuma 
Lake et de Red Earth ont connu les rt'iductions les plus importantes. La Peace 
River Oil Pipe Line Co. Ltd. a rt'iduit le prix du transport entre Red Earth et 
Edmonton de $1 a 23 cents, et de $1 a 20 cents entre Utikuma et Edmonton. Les 
producteurs ont ainsI realise des economies allant jusqu'a 80 cents le baril. 

RAFFINAGE DU PETROLE 

A la fin de 1965, la capacite de raffinage de pt'itrole brut des 40 raffineries du 
Canada atteignait 1, 083, 150 barils par jour, soit une augmentation de 3 p. 100 
sur l'annee precedente. On n'a pas construit de nouvelle raffinerie en 1965, 
mais des modifications apportees a quelques usines existantes ont accru la 
capacite. La BP Refinery Canada Limited a porte de 22, OOO a 34, OOO barils 
la capacite quotidienne de sa raffinerie d'Oakville. La raffinerie de la Shell 
Canada Limited a Oakville a augmentt'i legerement sa capacite quotidienne de 
production en la portant a 34, OOO barils. L'Imperial Oil Enterprises Ltd. a 
accru le rendement de ses usines de Montreal, Edmonton et Calgary, dont la 
capacite actuelle atteint respectivement 94, 700, 30, OOO et 17, 500 barils par 
jour. La Golden Eagle Refining Company of Canada, Limited, qui possecte et 
exploite la seule raffinerie de Terre-Neuve, en porte prt'isentement la capacite 
de 8, 500 a 15, OOO barils par jour. 

Au cours des deux prochaines annees, on prevoit l'achevement d'au 
moins une nouvelle raffinerie dans l'Est du pays. La Raffinerie Irving du 
Quebec Ltee projette de terminer pres de Quebec, pour le debut de 1968, une 
usine d'une capacite journaliere de 50, OOO barns. Elle sera la seule raffinerie 
au Qut'ibec en dehors de la region de Montreal, et, comme celles de cette region, 
elle utilisera du brut importt'i. 

L'Imperial Oil Enterprises Ltd. est demeuree la plus grande societe de 
raffinage au Canada. Ses neuf raffineries totalisent 34 p. 100 de la capacite des 
raffineries canadiennes. La Shell Canada Limited, avec ses six usines, 
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TABLEAU 14 

Importations de produits raffines du petrole 
(en millions de barils) 

Fuel-oil lourd .......................... . 
Fuel-oil leger .......................... . 
Combustible domestique ................. . 
Essence a moteurs ...................... . 
Essence d'avions ....................... . 
Fuel-oil a moteurs diesels ............... . 
Lubrifiants ............................. . 
Coke de petrole ......................... . 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1964 

22.59 
8.20 
1. 42 
2.06 
0.26 
3.39 
1. 36 
2.09 

p: preliminaire (les chiffres preliminaires de 1965 sont les totaux des 
importations mensuelles donnees dans Refined Petroleum Products) 

Petro le 

l965p 

30.65 
9.18 
2.70 
1. 91 
0.16 
6.49 
1. 72 
1. 73 

represente 16. 5 p. 100 de la capacite de raffinage du pays. La British Ame
rican Oil Company Limited, troisieme en importance, avec neuf usines atteint 
15. 7 p. 100 du total. Cette societe prendra la seconde place lorsque I' augmen
tation de 50 p. 100 de la capacite de production de sa raffinerie de Montreal 
sera effective en 1966. 

VENTE ET COMMERCE 

En 1965, les arrivages de petrole brut et d'equivalents aux raffineries cana
diennes ont atteint une moyenne quotidienne de 967, OOO barils, soit une augmen
tation de 3 p. 100 sur 1964. Les producteurs canadiens ont beneficie plus lar
gement de cette augmentation que les fournisseurs etrangers. Le petrole 
canadien livreauxraffineriesconstituait 59.2 p. 100 du total contre 58. 2 p. 100 
en 1964. Cette politique est en accord avec la tendance qui veut qu'a long terme 
les raffineries canadiennes ne dependent plus du brut etranger. Les arrivages 
de brut canadien aux raffineries ont augmente de 4. 7 p. 100, les deux tiers de 
!'augmentation sont alles aux raffineries de !'Ontario. Dans les autres provinces 
les raffineries ont enregistre de Jegers accroissements dans les arrivages de 
petrole brut du pays, a I' exception de la Colombie-Britannique dont la consom
mation a diminue Iegerement. 

Les arrivages de brut et d' equivalents importes aux raffineries cana
diennes ont ete en moyenne de 396, OOO barils par jour, soit une augmentation 
de moins de o. 5 p. 100 sur 1964. Les provinces de l' Atlantique et le Quebec 
utilisent du brut importe, a I' exception d'une quantite minime provenant du 
Nouveau-Brunswick. C'est la deuxieme annee de suite ou la demande de brut 
etranger demeure stable au Canada. Seulement 0. 6 p. 100 du brut employe dans 
les raffineries de !'Ontario etait importe. En 1955, la quantite de produits 
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TABLEAU 15 

Offre et demande de petrole 
(en milliers de barils) 

OFFRE 
Production 

Petrole brut .............................. . 
Derives liquides du gaz naturel ............. . 

Production brute .......................... . 
Retourne au champ ........................ . 

Production nette .......................... . 

Importations 
Petrole brut .............................. . 
Produits du petrole ........................ . 

Importations totales ....................... . 

Fluctuation des stocks 
Petrole et derives liquides du gaz naturel .... . 
Produits de petrole raffine ................. . 

Changement total ••.........•..•......•.... 

Petrole non mentionne ailleurs ............... . 

Offre totale ..••..... · .. · . · .. · . · · . · . · · . · · . · · · 

DEMANDE 
Exportations 

Petrole brut .............................. . 
Produits du petrole ........................ . 

Total .................................... . 

Ventes au Canada 
Essence a moteurs .............•........... 
Distillats moyens ......................... . 
Fuel-oil lourd ............................ . 
Autres produits ........................... . 

Total .................................... . 

Utilisations et pertes 
Raffineries ....................•........... 
Champs, usines et pipe-lines ............... . 

Total •..•...............................•. 

Demande totale ............................. . 

l964r 

274,626 
38,547 

313, 173 
1, 227 

311, 946 

143,946 
43,786 

187,732 

+161 
+964 

+1, 125 

+788 

501,591 

101,667 
8,714 

110, 381 

121,288 
132,156 
69,308 
40,389 

363,141 

26,961 
1,108 

28,069 

501,591 

l965p 

296, 419 
45,193 

341,612 
5,266 

336,346 

144,000 
60,002 

204,002 

-2,085 
-2,571 

-4,656 

-888 

534,804 

107' 696 
10,289 

117' 985 

128,543 
138,511 
79,455 
41,446 

387,955 

27,735 
1, 473 

29,208 

535,148 

Sources: Bureau federal de la statistique et rapports des gouvernements 
provinciaux. 
r: revise p: preliminaire 
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achemines des raffineries de Montreal vers !'Ontario a augmente Iegerement a 
la suite de la reduction tres nette enregistree en 1964. Bien que le Venezuela 
soit demeure la source la plus importante de brut importe, le volume fourni 
par ce pays a diminue sensiblement en 1965, tandis que les quantites fournies 
par les pays du Moyen-Orient, surtout l'Arabie Saoudite, augmentaient propor
tionnellement. Les autres fournisseurs du Moyen-Orient etaient l'Iran, le 
Kowe'it, l'lrak et le Qatar. Le Nigeria, devenu tout recemment un producteur 
important de petrole, a commence en 1965 a expedier du brut au Canada. 

Les importations de produits raffines du petrole ont atteint une 
moyenne quotidienne de 160, OOO barils, ce qui represente une augmentation de 
40, OOO barils. Ce rapide accroissement des importations de produits et derives 
du petrole explique pourquoi la demande de petrole brut n'augmente pas dans 
les provinces de l'Atlantique, le Quebec et la Colombie-Britannique. L'impor
tation de ces produits etrangers a fortement augmente dans ces regions et,dans 
une moindre mesure, en Ontario. Ces produits comprenaient surtout du fuel
oil lourd et Ieger et du carburant diesel en provenance du Venezuela et des 
Antilles neerlandaises, ainsi que du fuel-oil lourd en provenance des Etats
Unis. Les importations de derives du Venezuela ont augmente sensiblement, 
compensant en partie la diminution de ses exportations de brut vers le Canada. 

Au debut de 1965, a la suite du bouleversement cause par des impor
tations d' essence europeenne a prix extremement bas dans la region de Toronto 
en 1964,le gouvernement federal a etabli des droits fixes sur l'essence importee. 
Les importations d'essence europeenne ont diminue considerablement en 1965 
mais, meme en 1964, elles ne constituaient qu'une tres petite partie du com
merce d' importation. 

Les exportations de petrole brut et d'equivalents ont augmente de 6. 7 
p. 100, c'est-a-dire d'un peu plus de la moitie du taux d'augmentation de 1964. 
Le Canada a exporte une moyenne de 297, OOO barils par jour, soit pres de 
100, OOO barils de moins que la quantite quotidienne de petrole brut importe. 
La totalite du brut exporte est allee aux Etats-Unis. Trois raffineries cotieres, 
dans l'etat de Washington, ont utilise 50 p. 100 du total du brut exporte par le 
Canada, et le reste a ete exporte a des raffineries situees a l'est des Rocheuses, 
surtout dans la region des Grands lacs. Le pipe-line de l'Interprovincial a 
approvisionne en brut. 12 raffineries dans les etats du Minnesota, du Wisconsin, 
du Michigan, de l'Ohio et de New York. 

Les benefices resultant de I' augmentation de 18, 500 barils par jour 
dans les exportations de petrole brut ont compense en partie la diminution 
quotidienne de 10, OOO barils dans les exportations de produits du petrole. Le 
Canada a exporte en moyenne 14, OOO barils par jour de produits raffines du 
petrole. Les Etats-Unis etaient de loin le plus important marche ouvert a ces 
produits. Les principaux produits exp8di8s etaient le propane, le butane, le 
fuel-oil lourd et l'essence a moteur. L'augmentation des exportations de pro
pane et de butane vers le Japon a ete evidente. 

Aucun droits de douane n'est applique sur le petrole brut importe au 
Canada. Les Etats-Unis imposent une taxe d'importation de 5 1/4 cents le 
baril de petrole brut canadien d'une densite inferieure a 25° API, et de 10 1/2 
cents le baril, le petrole de densite egale ou superieure. 
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Le phosphate 

C. M. Bartley* 

Depuis de nombreuses annees le Canada ne produit pas de matieres premieres 
phosphatees. Toutefois, en raison de circonstances favorables a la production 
de phosphate au Canada, des quantites toujours croissantes de roches phospha
tees sont importees et la fabrication, la consommation et l' exportation d'engrais 
phosphates n'ont cesse d'augmenter. 

Au cours de 1965, les importations de roche phosphatee se sont inten
sifiees pour la dixieme annee consecutive, pour atteindre un nouveau record de 
1, 695, OOO tonnes courtes. Les rapports publies sur les exportations d'engrais 
phosphates indiquent une augmentation substantielle de la valeur sur celle de 
1964. Au Canada, la consommation de roche phosphatee s'est accrue de presque 
300 p. 100 sur les dix dernieres annees; le tonnage a atteint 1, 448, OOO tonnes 
en 1964, et sera plus eleve en 1965. 

Une rapide expansion caracterise actuellement l' industrie mondiale de 
11 engrais. 11 industrie canadienne des engrais phosphates suit cette tendance, puis
qu' on note dans l' Quest du pays une recrudescence de la prospection des mati~res 
premi~res, ainsi que l' etude et la construction de nouvelles installations destinees 
a la production dans l'Ouest et l'Est du Canada. 

PRODUCTION ET VENUES 

Depuis le debut des annees 1890, de grandes quantites de roches sedimentaires 
phosphatees en provenance a bas prix de la Floride ont ete mises sur le marche, 
supplantant les matieres premieres phosphatees (apatite) d'extraction canadienne 
produites jusqu'alors en assez gros volume. Vers la fin du siecle precedent, 
une modeste mais florissante industrie de !'extraction de !'apatite etait en acti
vite dans la region de Buckingham (Quebec),ainsi qu'au nord de Kingston (Ont.). 
Ces gftes consistaient generalement en venues d'apatite peu etendues, irregu
lieres, a grain grossier, contenant aussi de la calcite rose et de la phlogopite 
mica, associees a de la pyroxenite. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Phosphate: commerce et consommation 

IMPORTATIONS 
Roche EhosEhatee 

Etats-Unis ••.••.••..•..• 
Antilles neerlandaises •..• 
Maroc •.•..••.••..••.••. 

Total ..••..••.••.••..••. 

Phos:Ehates de calcium 
Etats-Unis ••.••.••...••• 
Belgique et Luxembourg •• 
Japon •...••.••.•.••..•.• 
A utres pays ••.••.•..•... 

Total ..•..••.•.•..•..••. 

Engrais Ehos:Ehates 
Superphosphate simple 

Etats-Unis ••.••.•.••.•• 

Superphosphate triple 
Etats-Unis •.•.••..••..• 

Produits chimiques ehosEhates 
Phosphates de potassium 

Etats-Unis ••••••.••..••. 

Phosphate de sodium, triba-
sique 

Etats-Unis •..•..•...•.. 

Phos:Ehates de sodium 1 n. m. a. 
Etats-Unis ••.•.....•..•. 
Allemagne occidentale .... 

Total ..•..•.••..•..•.... 

EXPORTATIONS 
Engrais Ehos:Ehates 1 azotes 

• Etats-Unis .•..•.••.••.•. 
Cuba .••.•..•..•.••.•••. 

Total .••.••.•..•..••.•.• 

1964 

Tonnes 
couftes 

1,368,768 
1,923 

35,733 

1,406,424 

16,950 
1,353 

843 
13 

19, 159 

112,590 

63,258 

1,793 

823 

3,522 
70 

3,592 

$ 

11, 144, 630 
86, 925 

487,846 

11, 719, 401 

1,619,686 
75,541 
57,026 

4,129 

1,756,382 

2,141,725 

3,685,283 

573,794 

141,495 

861,851 
24,648 

886,499 

10,243,635 
12,052 

10,255,687 

1965p 

Tonnes 
courtes 

1,689,133 
6,163 

1,695,296 

16,718 
1,470 
1,410 

19,598 

90,275 

52,919 

1, 919 

708 

6,289 
60 

6,349 

$ 

13,733,955 
257,435 

13,991,390 

1,582,300 
84,453 
92, 563 

1,759,316 

1,775,990 

2.., 878, 939 

603,649 

119, 232 

1,187,713 
23,049 

l,2i0,762 

19,457,046 

19,457,046 



Tableau 1 (fin) 

CON SOMMA TION de roche 
phosphatee, chiffres 
disponibles 
Engrais2 ................ . 
Produits chimiques. · ..... . 
Autres2 ................ . 

Total .................. . 
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Tonnes 
courtes 

1963 

1,002,920 
163,561 

92 

1,166,573 

Source: Bureau federal de la statistique. 

$ 
Tonnes 
courtes 

1964 

1,277,610 
169,562 

1,399 

1, 448, 571 

$ 

1 Y compris de petites quantites employees comme aliment complementaire du 
betail. 2Fonte en gueuse, detergents et savons, ceramique, etc. 
p: preliminaire -: neant n. m. a. : non mentionne ailleurs 

TABLEAU 2 

Roche phosphatee: importations et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965P 

Importations 

627 ,.648 
723,220 
744, 164 
797,063 
941,998 

1,056,885 
1,155,966 
1,297,427 
1,406,424 
1,695,296 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 

Consommation 

552,646 
772, 715 
728,906 
786,044 
891,894 
976,639 

1, 116, 607 
1,166,573 
1,448,571 

Quelques formations de roches alcalines de certaines regions de 
!'Ontario et du Quebec contiennent de !'apatite en assez grande proportion et sont 
des sources en puissance de matieres premieres phosphatees. Le gite de 
Nemegos, pres de Chapleau, en Ontario, sous direction de la Multi-Minerals 
Limited, a fait l' objet d'un programme d' exploration considerable, et une usine 
pilote poursuit actuellement des essais afin de mettre au point un procede corn-
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mercial pour la separation et le traitement de l'apatite. Les gftes de mineral 
de niobium de la region d'Oka, pres de Montreal, contiennent de petites quan
tites d' apatite susceptibles d' ~tre recuperees comme sous-produit. Dans quel
ques gttes l' ilmenite et la magnetite associees a de l' anorthosite, dans l' Est 
du Quebec, renferment suffisamment d' apatite pour ~tre recuperees comme 
sous-produit de toute extraction. 

La source de matieres premieres phosphatees au Canada dormant les 
plus serieux espoirs est incontestablement celle des venues de roches phospha
tees situees le long de la ligne frontiere entre l' Alberta et la Colombie-Britannique. 
Aucune decouverte de venues a forte teneur n'a ete faite, mais les projets de 
production d'engrais dans l'Ouest du Canada ont ete encourages gr§.ce a la pro
ximite d'amples reserves de soufre en Colombie-Britannique et en Alberta, et 
de potasse en Saskatchewan. Au cours de 1965, un regain d'interet s'est mani
feste pour les venues de phosphate situees sur les deux versants de la frontiere. 
Des droits sur de grandes parcelles de terre a phosphate ont ete acquis dans les 
deux provinces, et plusieurs societes ont entrepris d'actives prospections du 
terrain en vue de decouvrir certaines matieres phosphatees susceptibles d'etre . 
transformees en engrais commerciaux. L'accroissement de la demande et la 
hausse des prix des engrais pourraient entrafuer, dans un proche avenir, !'uti
lisation de ces matieres premieres, considerees jusqu'a present de quallte trop 
inferieure. 

PRODUCTION MONDIALE 

En 1965, la production mondiale de phosphate s'est accrue d'environ 5 p. 100 
sur l'annee precedente pour depasser 60 millions de tonnes metriques. Cette 

TABLEAU 3 

Production mondiale de phosphate 
(en milliers de tonnes courtes) 

Etats-Unis .............•..•.....•.. 
URSS ...•....•.......•..........•. 
Maroc ........•....•...........•... 
Tunisie ....•...................•... 
Ile Nauru ••........•............... 
Nord Viet-nam .................... . 
Chine ...•....•.....•.....•..•..... 
Senegal •...............•.........•. 
lle Christmas ..................... . 
Togo .......•..........•......••... 
Autres pays .•.......•......•......• 

Total. ...••.............. o ••••••••• 

1964 

25,715 
14,325e 
11,131 
3,033 
2,038 
1,152e 

896 
879 
868 
858 

3,964 

64,859 

1965 

29,170 

11,424 
3, 360 
1,620 

896 
740 

1,063 

67,088 

Sources: Minerals Yearbook, 1964 et Commodity Data Summaries, janvier 1966 
du Bureau of Mines des Etats-Unis, et autres publications. 
e: estimatif .. : non disponible 
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augmentation provient principalement des Etats-Unis dont la production a 
atteint quelque 26, 620, OOO tonnes metriques; de fortes augmentations sont ega
lement indiquees en URSS et en Afrique du Nord. 

Les sources de matieres phosphatiques sont principalement constituees 
par des gftes de roche sedimentaire phosphatee, rencontres dans le monde 
entier. Les concentres d'apatite constituent moins de 20 p. 100 de la production 
globale, et le guano est une source mineure. Au tableau 3 sont indiquees les 
sources et la production de phosphate pour les annees 1964 et 1965. L'URSS, 
le Nord Viet-nam, le Bresil et la Coree du Nord sont les principales sources 
d'apatite; quant a celle du Perou elle provient du guano. Les Antilles neerlan
daises produisent une roche phosphatee naturelle a faible teneur en fluor, em
ployee principalement comme additif awe nourritures pour betail et volaille. 

INDUSTRIE CANADIENNE DU PHOSPHATE 

Durant l'annee 1965, l'industrie canadienne des engrais phosphates a poursuivi 
vigoureusement sa politique d'expansion. Les societes deja etablies ont aug
mente leurs moyens de production et elargi leur champ d'action, et plusieurs 
nouveaux producteurs ont fait leur apparition. Des societes canadiennes dis
posent de la majeure partie des moyens de production, actuellement utilises ou 
en voie de mise au point. La facilite d'acces aux reserves de soufre de l'Ouest 
du Canada est un element favorable a la production d'engrais phosphates, soit 
sous forme d'acide sulfurique, sous-produit des gaz de fonderie obtenu par 
exemple a la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited, 
actuellement la Cominco Ltee, soit sous forme de soufre elemeiitaire de 
!'Alberta. En outre, dans l'Ouest du Canada la demande d'engrais phosphates 
s'est accrue de presque 370 p. 100 au cours des annees allant de 1957 a 1965. 
Dans l'Est du pays, bien que le tonnage consomme soit quelque peu superieur, 
!'augmentation pour la m~me periode n'a atteint que 67 p. 100. La roche phos
phatee destinee a la fabrication de ces engrais est importee en quantites sans 
cesse croissantes, principalement des Etats-Unis. 

En 1965, la COMINCO a termine a Regina la construction d'une usine de 
phosphate d'ammonium d'une capacite annuelle de 100, OOO tonnes, ainsi que celle 
d'un rajout a l'usine de Kimberly pour augmenter la production annuelle d'acide 
phosphorique d'environ 75, OOO tonnes, afin d'approvisionner l'usine de Regina. 

A Fort Saskatchewan (Alb. ), la Sherritt Gordon Mines, Limited a para
cheve la construction d'une usine pouvant produire annuellement 125, OOO tonnes 
de phosphate d'ammonium. Provenant de !'International Minerals & Chemical 
Corporation, situee en Floride, la roche phosphatee destinee a l'usine de la 
Sherritt Gordon est transportee par le S.S. Achilleus, mineralier de grostonnage, 
nolise a long terme. Lors de son voyage de re tour vers la Flo ride, le na vire 
transporte de la potasse de l'IMC, produite a Esterhazy (Sask. ), realisant 
ainsi un transport economique du fait que le navire voyage a pleins chargements 
tant a l'aller qu'au retour. 

A Medicine Hat, la Northwest Nitro-Chemicals Ltd. a termine vers le 
milieu de 1965 la construction d'un rajout a son usine de phosphate d'ammonium. 
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Une nouvelle usine de la Western Co-operative Fertilizers Limited, d'une capa
cite d'environ 200, OOO tonnes, est entree en production au cours du mois 
d'octobre; a son inauguration, un membre de la societe a annonce qu'il serait 
necessaire de doubler la capacite de l'usine le plus rapidement possible, en 
raison d'une demande accrue sur le marche des engrais. 

Dans l'Est du Canada, a Belledune aux environs de Bathurst (N. -B.), 
la Brunswick Fertilizer Corporation Limited, propriete conjointe des societes 
Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited et Albright & Wilson Limited, 
a annonce la construction d'une usine d'une capacite annuelle de production de 
320, OOO tonnes de phosphate d'ammonium double. Pour cette operation, l'acide 
sulfurique sera fourni par du S02 produit dans les fonderies de pyrite-soufre
fer et de plomb-zinc de la Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited, 
a Belledune Point. 

A Valleyfield (Quebec), Les Engrais du Saint-Laurentlteeconstruit une 
usine destinee a produire annuellement plus de 100, OOO tonnes d' engrais phos
phates, en utilisant de l'acide sulfurique recupere dans les fonderies voisines 
de la Canadian Electrolytic Zinc Limited et de la roche phosphatee du Maroc et 
de la Floride. L'ouverture de cette usine est prevue pour juillet 1966. 

Aux environs de Sarnia, la Canadian Industries Limited acheve la cons
truction d'un vaste complexe destine a la fabrication d'acide phosphorique et de 
phosphate d'ammonium pour engrais. Mis au point par la Scottish Agricultural 
Industries Limited et inedit en Amerique du Nord, le procede PhoSALsera em
ploye dans la production de phosphate d'ammonium simple. 

En mai 1966, la soctete Electric Reduction Company of Canada, Limited 
annon9ait egalement l'etablissement, au co1lt de 40 millions de dollars, d'un 
complexe destine a la fabrication du phosphore, a Long Harbour (T. -N. ). Pres 
de 500, OOO tonnes de roche phosphatee i'mportee seront consommees annuel
lement lorsque la pleine capacite de production sera atteinte. 

Au cours de 1965, la principale activite notee dans le domaine du phos
phate a peut-etre ete refletee par les vastes et serieux programmes d' explo
ration entrepris pour decouvrir du phosphate le long de la frontiere interpro
vinciale entre !'Alberta et la Colombie-Britannique. La Western Co-operative 
Fertilizers Limited detient en Colombie-Britannique un lot etendu de conces
sions, et a entrepris des travaux de cartographie, de forage et d'excavation en 
surface en vue de decouvrir et d'evaluer !'importance des venues de roches 
phosphatees. Des etudes portant sur l'enrichissement du minerai sont prevues. 
Afin de trouver du phosphate, la COMINCO avait, il y a plusieurs annees, ex
plore la region de la ligne frontiere Alberta - Colombie-Britannique. 

En Alberta, des permis donnant acces a 1, 300, OOO acres ont ete emis 
en 1965, pour la prospection du phosphate. En particulier, l'Hudson's Bay Oil 
and Gas Company Limited a entrepris un important programme de reconnais
sance. 

TECHNOLOGIE 

Le phosphore est un element essentiel a la vie. Pour approvisionner les besoins 
des hommes, des animaux et des plantes, des sources de roches sedimentaires 
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phosphatees, d'apatite et d'autres matieres analogues ont ete exploitees com
mercialement sur une grande echelle. En chimie, ces matieres premieres sont 
classees en fonction de leur teneur en phosphate de calcium, Ca3 (P04) 2, 
!'important composant (phosphate osseux de chaux ou P.O.C.), ou de P 2o5-
1.0 P.0.C.= 0.458 P205. 

Dans les mineraux, le phosphore est relativement insoluble et peu 
assimilable par les plantes. L'industrie des engrais doit done transformer les 
matieres premieres disponibles sous des formes permettant aux vegetaux 
d'assimiler facilement le phosphore. Ce phosphore est ensuite absorbe par les 
hommes et les animaux dans les produits de la terre qu' ils consomment. 

La roche phosphatee est transformee par traitement a l'acide sulfurique 
en superphosphate ordinaire, d'une teneur en P205 assimilable variant de 18 a 
22 p. 100. Le superphosphate triple, de 45 a 48 p. 100 en P205 assimilable, 
est obtenu en traitant la roche phosphatee a l'acide phosphorique. L'acide 
phosphorique est produit par traitement de la roche phosphatee a l'acide sul
furique. Bien que ces engrais soient generalement utilises en melanges conte
nant aussi de l'azote et de la potasse, ils peuvent etre appliques separement. 
Dans les engrais, le phosphore peut etre employe en melange avec un ou plusieurs 
composants, ou en combine chimique avec certains autres etements. Le phos
phate d'ammonium, combine chimique obtenu par reaction de l'ammoniaque avec 
l'acide phosphorique, fournit le phosphore et l'azote, deux elements essentiels 
a la vie vegetale. Engrais plus concentre, le phosphate d'ammonium double,le 
plus courant des engrais phosphates, comporte a peu pres la meme quantite de 
phosphore assimilable que le superphosphate triple, a laquelle s'ajoute de 11 a 
18 p. 100 d'azote. 

La tendance a utiliser des engrais concentres afin de reduire les frais 
de transport, ainsi que celle d' engrais speciaux produits pour des cultures ou 
des conditions particulieres, a provoque dans l'industrie des engrais certains 
changements concernant la fabrication, la manutention et la commercialisation. 
Les engrais se livrent en vrac, sous emballage, ou sous forme liquide. En 
raison d'une demande accrue et d'une manutention de plus en plus volumineuse, 
des changements s'operent dans la structure de l'industrie des engrais; les 
societes productrices s' efforcent d' acquerir des sources englobant tous les 
elements nutritifs fondamentaux. L'etablissement de petites usines locales, 
chargees d'effectuer le melange des divers engrais en vrac, permet de repondre 
aux besoins regionaux. 

La roche phosphatee contient generalement de 3 a 4 p. 100 de fluor qui, 
bien que n'etant pas nuisible au regne vegetal, doit etre sensiblement reduit 
lorsque le phosphore entre comme complement dans la nourriture du betail et 
de la volaille. Cette reduction est obtenue en calcinant la roche pour en chasser 
le fluor, ou en fabriquant de l'acide phosphorique par vole humide qui, soumis 
a une reaction declencMe avec du calcaire,produit du phosphate bicalcique d'une 
teneur en fluor inferieur a o. 2 p. 100. 

Le phosphore elementaire est obtenu par la fusion au four electrique, 
d'un metange de roche phosphatee, de silice et de coke. 11 est transforme 
ensuite en acide phosphorique tres pur et en de nombreux produits chimiques. 
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USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

La majeure partie de la roche phosphatee sert a la fabrication des engrais. 
Bien qu'une petite quantite soit pulverisee et directement appliquee au sol, le 
plus gros volume est traite pour obtenir du phosphore facilement assimilable. 
De plus faibles quantites entrent dans la fabrication du phosphore, des produits 
chimiques phosphoreux, et des aliments complementaires pour le betail et la 
volaille. 

Des industries fort diverses, en particulier celles du savon et des 
detergents, utilisent des produits chimiques au phosphore. L'industrie alimen
taire en fait un enorme usage comme agent de fermentation dans les levures 
artificielles, les melanges a gateaux, etc., et comme agent de conservation 
des aliments. Ces produits entrent egalement dans le traitement de l' eau et des 
metaux, la fabrication des matieres plastiques et du papier, la synthese des 
phosphates organiques, la fabrication des reactifs chimiques et des produits 
pharmaceutiques, les peintures, les produits complementaires aux fourrages, 
les munitions et les pieces pyrotechniques, et dans de nombreux autres produits. 

La roche phosphatee utilisee dans la fabrication des engrais doit con
tenir au minimum 68 p. 100 de P. 0. C., pouvant aller jusqu'a 77 p. 100, selon 
le procede employe. La roche a teneur faible en p. o. c. I destinee au four elec
trique est acceptable, mais sans exces de calcium, avec un maximum de 3 p. 
100 en Fe203 plus Al203; elle doit etre en general refusee par le tamis de 
cinq mailles. 

PRIX 

L'accroissement rapide de la demande de phosphate a entraine une hausse des 
prix. Le prix de la roche phosphatee en provenance de differentes sources, y 
compris la Floride et le Maroc, a subi une augmentation au cours de l' annee. 

D'apres l'Oil, Paint and Drug Reporter du 27 decembre 1965, les prix 
en vigueur etaient les suivants: 

Roche phosphatee de Floride, tout venant, lavee, sechee, 
non broyee, par wagonnee, franco depart de la mine, la 
tonne courte: 

66-68% P. 0. C ........................... $6. 25 
68-70 ....... 0 ••••••••••••••••••••••••••• 7. 23 
70-72 ................•.................. 7. 90 
74-75 ............. 0 ••••• 0.. • • • • • • • • • • • • • 8. 96 
76-77 ................................... 9. 95 

Roche phosphatee, Cura<_iao, en gros morceaux, franco 
depart des ports de l'Atlantique et du Golfe du Mexique, 
la tonne ..................................... $ 46. 75 
Phosphate sans fluor, categorie pour animaux, de 
diverses provenances des Etats-Unis, 14-19% P, la 
tonne ....................................... $54. 00-73. 35 

TARIFS DOUANIERS 

La roche phosphatee entre en franchise au Canada. 

95188-31 
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Les pierres de construction 
et de decoration 

F. E. Hanes* 

En raison de l'insuffisance de donnees statistiques precises, !'evaluation de la 
production des pierres de construction et de decoration pour l'annee 1965 n'a pu 
etre effectuee. 

Au Canada, cette estimation est toujours tres difficile a faire du fait de 
la complexite des donnees statistiques fournies pour les differents produits. Les 
donnees individuelles sur les differents types de pierre ne sont pas encore pu
bliees. La comparaison des chiffres pour les annees 1963 et 1964, qui accusent 
des fluctuations considerables quant a la production et la valeur des differents 
produits, fait ressortir le danger de toute interpolation directe. La valeur 
moyenne des produits de pierre etant tres variable d'un type a l'autre, il est 
difficile d'etablir des comparaisons entre les differentes valeurs annuelles. 

D'apres les statistiques detaillees de quelques provinces, il y a eu en 
1965 une augmentation de la production de certaines sortes de pierre. En ce 
qui concerne les materiaux de construction et de charpente, ainsi que toute 
l'industrie minerale du Canada, on releve une augmentation tres nette de la pro
duction par rapport a celle de 1964. 11 y a done lieu de tenir compte de ces 
tendances et de !'expansion generale prise par l'industrie lorsqu'on cherche a 
en evaluer les ressources potentielles. 

La valeur de la production de pierre a batir en Colombie-Britannique, 
par exemple, a augmente considerablement, passant de $25, 522 en 1964 a 
$118, 975 en 1965. La valeur de la production de ciment, de chaux, de pierre 
calcaire, de blocaille, de pierre d' enrochement, de pierre concassee, de gres 
et de gravier a aussi augmente, de 12 a 50 p. 100, au cours de la meme periode. 
L'accroissement anormal de la production de pierre a batir, par exemple, dont 
la valeur a augmente de 366 p. 100, rend toute evaluation tres difficile. D'apres 
les rapports preliminaires fournis par la Colombie-Britannique, la valeur de la 
production globale des materiaux de charpente de cette province est passee de 
$26, 400, OOO a $32, 300, OOO en 1965. Apres les dernieres rectifications du 
Bureau federal de la statistique, ce chiffre s'etablit a $37, 400, OOO. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Production canadienne de pierre de construction et de decoration, 1964r 

Par genre 
Granit .......................... . 
Calcaire ........................ . 
Marbre ......................... . 
Gres ........................... . 

Total ........................... . 

Par region 
Provinces de l' Atlantique ......... . 
Quebec ......................... . 
Ontario ......................... . 
Provinces de l'Ouest ............. . 

Total ........................... . 

Source: Bureau federal de la statistique. 
r: revise 

Tonnes courtes 

158,733 
67,635 
1,797 

41,017 

269,182 

4,943 
168,149 
82,647 
13,443 

269, 182 

$ 

3,632,507 
1,357,844 

78,209 
813,819 

5,882,379 

395,949 
3,662,799 
1,438,091 

385,540 

5,882,379 

La province de la Nouvelle-Ecosse, qui emploie une methode diffe
rente de classification, declare une production totale de 517, 460 et 525 tonnes 
nettes de granit, de pierre de construction et de decoration pour chacune des 
annees 1963, 1964 et 1965. La production de granit a augmente de 14 p. 100 en 
1965. La production de gres et de pierre de construction et de decoration, en 
1965, a ete de 10, OOO tonnes, soit la meme quantite qu'en 1964, alors qu'elle 
avait ete seulement de 9, OOO tonnes en 1963. La production de quartzite de 
construction en Nouvelle-Ecosse qui avait ete de 1, 216 tonnes en 1963 a baisse 
de 3, 458 en 1964 a 2, 050 tonnes en 1965, restant encore deux fois superieure a 
celle de 1963. La valeur de la production totale des materiaux de charpente, 
de 24 p. 100 superieure a celle de 1964, a atteint $8, 700, OOO en 1965. 

La production globale des materiaux de charpente ainsi que la pro
duction minerale dans son ensemble ont augmente au Quebec et en Ontario. 
Quant aux gains des materiaux de charpente,peu importants, ils ont atteint 
moins de 1 p. 100 au Quebec et 3 a 4 p. 100 en Ontario. L'augmentation de la 
production minerale totale est inferieure a 2. 5 p. 100 au Quebec tandis qu'elle 
est de 9. 4 p. 100 en Ontario. 

Au Manitoba, on a rapporte pour l'annee 1965 une production accrue 
des pierres de construction par rapport a 1964; cette tendance se manifeste 
encore en 1966. 

D'apres les donnees statistiques fournies par le Nouveau-Brunswick, 
la valeur de la production totale des materiaux de charpente est passee de 
$9, 360, OOO a $9, 000, OOO tandis que celle des mineraux ayant augmente d'environ 
73 p. 100, est passee de $48, 700, OOO en 1964 a $83, 900, OOO en 1965. 

95188-31~ 



TABLEAU 2 

Production de pierre de construction et de decoration, 1964r 

Granit Ca lea ire Marbre Gres Total 

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ courtes $ courtes $ courtes $ 

Par genre 
Pierre de construction 

De taille brute . . . . . . . . . . . . 123, 107 716, 388 29, 725 295, 714 1, 453 64, 609 31, 209 456,816 185, 494 1,533,527 
Taillee ................... 15,213 1,617,827 32,212 1,027,391 - 4, 540 282, 600 51,965 2,927,818 

Total. .................... 138, 320 2, 334, 215 61,937 1, 323, 105 1,453 64, 609 35,749 739,416 237, 459 4,461,345 

Pierre a monuments 
De taille brute ............ 8,311 316, 875 - - 8, 311 316,875 
Taillee ................... 6,364 807, 168 - 300 12,500 6, 664 819,668 

>!>-
Total ..................... 14,675 1,124,043 300 12,500 - H,~75 1,136,543 -.:i 

N> 

Dalles .................... 625 9,063 5,698 34, 739 44 l, 100 4,448 62,563 10, 315 107,465 
Bordures de trottoirs ...... 5, 113 165, 186 - - 5, 113 165,816 
Pierre a paver ... ......... - - 820 11,840 820 11, 840 

Total. .................... 5, 738 174, 249 5,698 34, 739 44 1, 100 5,268 74,403 16, 748 284, 491 

Grand total ............... 158. 733 3,632,507 67' 635 1,357.844 1,797 78,209 41,017 813, 819 269' 182 5,882,379 

Par region 
Provinces de l'Atlantique .... 3,383 309,974 - - 1, 560 85, 975 4,943 395, 949 
Quebec .................... 148,350 3,206,035 12, 126 385,784 405 4, 710 7' 268 66,270 168,149 3, 662, 799 
Ontario .................... 3,153 43,885 46, 286 670,373 1,392 73, 499 31,816 650,334 82,647 1,438,091 
Provinces de l'Ouest ........ 3, 847 72,613 9, 223 301, 687 - - 373 11, 240 13, 443 385,540 

Total, Canada .............. 158, 733 3, 632, 507 67' 635 1,357,844 1, 797 78,209 41, 017 813, 819 269, 182 5, 882, 379 

r: revise -: neant 
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La valeur totale de la construction au Canada en 1965 marquant une 
augmentation de pres de 15 p. 100 sur les $8, 630 millions de 1964 a atteint 
$9, 910 millions. Pres de 60 p. 100 de ce montant, soit 5, 880 millions, resulte 
de la construction immobiliere, ce qui represente une augmentation de 13. 5 
p. 100 par rapport au chiffre de 5, 180 millions enregistre en 1964. 

La valeur totale (chiffre preliminaire) de tousles materiaux de char
pente produits en 1965, qui s' est etablie en 1964 a $403, 058, 324 ( chiffre revise)' 
s'est elevee a $423, 300, OOO, soit une augmentation de 5 p. 100. Si l'on compare 
ces chiffres avec la valeur de la production pour l'annee 1963, dont le montant 
a atteint $379, 011, 116 (le chiffre de 1964 est de 6. 3 p. 100 superieur a ce 
dernier), on constate que, depuis le debut de 1963, la production des materiaux 
de charpente tend a augmenter de faQon Constante. 

La valeur de la production totale des mineraux au Canada, qui etait de 
$3, 050, $3, 390 et $3, 740 millions pour chacune des annees 1963, 1964 et 1965, 
revele des augmentations regulieres de 11. 2 et 11. 5 p. 100 au cours de ces 
deux dernieres annees. 

La pierre de construction et de decoration a participe a cette production 
accrue des materiaux de charpente et elle en prendra une plus large part a 
l'avenir a mesure que les architectes, les consommateurs et le grand public 
connaitront davantage les qualites esthetiques et la durabilite de cette ressource 
naturelle qu'est la pierre. 

La production globale de tous les genres de pierre en 1964 a atteint 
269, 182 tonnes courtes, ce qui represente une augmentation de 38 p. 100 sur 
les 195, 098 tonnes courtes produites en 1963. Toutefois, la valeur de la pro
duction a accuse une baisse de 17 p. 100, passant de $6, 866, 689 en 1963 a 
$5,882,379 en 1964. 
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280 
260 

if! 24 

§ 220 

~ 2 
z 
5> 18 

AU CANADA 

1952 195• 

VOLUME 

1956 1958 1960 1962 196' 

La production de pierre de construction en granit de taille brute s' est 
elevee en 1964 a 123, 107 tonnes courtes, comparativement a 28, 429 tonnes 
courtes en 1963. Ce granit brut etait evalue en 1963 au prix moyen de $20. 80 
la tonne, tandis qu'en 1964 le prix etait de $5. 80. Quant au calcaire en blocs 
bruts,son prix, passe de $15. 70 la tonne en 1963 a $9.95 en 1964, a connu ega
lement une baisse, bien que plus Iegere. Cependant, le contraire s'est produit 
dans le cas du marbre. En 1963, la pierre de construction en marbre de taille 
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TABLEAU 3 

Pierre de construction et de decoration: 
importations et exportations 

IMPORTATIONS 
Granit 

Tonnes 
courtes 

Brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 148 
Dresse ......................... . 

Total .......................... . 

Marbre 
Brut ............................ 2, 429 
Dresse .......................... 

Total ........................... 

Pierre de construction 
Brute, non designee ailleurs 17,610 

Produits 2rimaires en 2ierre 
naturelle, non designes ailleursl 

Total des importations ............. 

EXPORTATIONS 
Pierre de construction 

Brute ........................... 22,254 
Produits primaires en pierre 

naturelle2 ...................... 

Total des exportations .............. 

1964 

$ Tonnes 
courtes 

565, 543 13, 753 
218,704 

784,247 

176,313 1,515 
1,627,299 

l,803,612 

476,094 11, 778 

372,607 

3,436,560 

499,786 20,6li 

684,244 

1,184,030 

1965 

$ 

565,555 
232,793 

798,348 

121,830 
1,445,021 

1,566,851 

399,015 

419,003 

3,183,217 

605,374 

532,348 

1,137,722 

lproduits primaires en pierre naturelle, y compris la pierre a dallage, la tuile 
a planchers, l'ardoise de toiture, l'ardoise de parement, etc .. 2Pierre, granit, 
marbre, ardoise tailles et dresses . 
. . : non disponible 

brute se vendait au prix moyen de $12. 30 la tonne; en 1964, ce prix etait de 
$44. 50 la tonne. Le prix moyen pour une tonne de gres de construction en blocs 
bruts est reste pratiquement le m~me au cours des deux annees. 

Sans doute l'emploi croissant de materiaux en pierres de taille brute 
en provenance des carrieres et des ateliers de dressage, denote-t-il le resultat 
de l' effort de concurrencer les producteurs de materiaux en ceramique et en 
plastique, de pierres artificielles et de beton en appliquant une baisse corres
pondante des prix. 
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 

En 1965, la valeur des importations canadiennes de pierre de construction et de 
decoration a diminue de 7.3 p. 100 sur la v·aleur de $3,436,560 obtenue en 1964 
et s'est elevee a $3, 183, 217. Cette baisse est attribuable en grande partie a la 
valeur reduite du marbre importe qui a subi une diminution de 13. 1 p. 100 tant 
sur les blocs bruts que dresses. 

La valeur des exportations canadiennes a diminue de 3. 9 p. 100 par 
rapport a celle de 1964, passant de $1, 184, 030 a $1, 137, 722 en 1965. 

GISEMENTS CANADIENS DE PIERRE DE CONSTRUCTION 
ET DE DECORATION 

Tous les gisements de roche ne se pretent pas a la production d'une pierre 
saine, massive, sans fissures et ayant la couleur desiree. Le Quebec et 
!'Ontario sont les provinces qui produisent (ou pourraient produire) des mate
riaux de granit, de calcaire, de marbre et de gres. La Nouvelle-Ecosse 
exploite des gisements de granit et de gres servant de pierre de construction. 
Le Nouveau-Brunswick possede une industrie du granit et de gres et des gise
ments de marbre susceptibles d'exploitation dans la region de Saint-Jean. Au 
Manitoba, on extrait du granit et du calcaire alors qu'en Colombie-Britannique 
la presque totalite de la pierre a batir est du granit. L'Alberta tire de depots 
vaseux de la region des montagnes Rocheuses un quartzite utilise en blocs de 
construction. La production insignifiante de l'Ile-du-Prince-Edouard est tiree 
des gisements de gres a peine solidifies aux environs de Charlottetown. Enfin, 
Terre-Neuve possede des affleurements de roches ignees et sedimentaires 
qu' on extrait pour les besoins de la region; la situation geographique de cette 
province ne favorise pas la vente de ses produits. 

La liste ci-dessous presente les differentes categories de pierre ex
ploitees OU pouvant l' etre eventuellement. 

GRANIT 

Nouvelle-Ecosse: Du granit gris est extrait pres d'Halifax, de 
Middleton-Nictaux et de Shelburne, et de la diorite noire dans la region de 
Shelburne. Un genre de pierre dure, siliceuse, connue sous le nom de pierre 
de fer, est extraite pres d'Halifax et des roches a quartzite, connues sous le 
nom de pierre bleue sont tirees des regions du lac Ostrea et du lac Echo au 
nord-est de Darmouth. 

Nouveau-Brunswick: Du granit gris-brun dont le grain va de gros a 
moyen est extrait irregulierement pres de St. Stephen et dans le district de 
Hampstead (Spoon Island) on obtient des granits gris, roses et gris-bleu dont le 
grain va de fin a moyen. Occasionnellement on extrait du granit brun OU gris
rose a grain grossier de carrieres pres de Bathurst. D'un gisement dans le 
district du lac Antinouri, on obtient du granit a grain moyen dont la couleur va 
de rose pale a saumon. La region de la riviere Bocabec fournit une roche 
ferromagnesienne noire qui renferme du feldspath a plagioclase, de l'augite, du 
pyroxene et de la hornblende. 
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Ontario: La majeure partie de la production de l'Ontario provient de 
gisements de calcaire gris-bleu, dense et dur, de la region de Niagara Falls. 
Dans la peninsule Bruce, pres de Wiarton et d'Owen Sound, on exploite un 
calcaire dense et finement stratifie de couleur chamois a gris chamois. Pres 
d'Ottawa, on extrait un peu de calcaire gris fonce. 

Quebec: De nombreuses carrieres sur la rive sud du Saint-Laurent 
donnent du granit gris et gris-blanc a grain variant de fin a moyen. Ces car
rieres sont situees aux environs de Stanstead, Stanhope, Saint-Samuel, Saint
Sebastien et Saint-Gerard. Au mont Saint-Gregoire, est extraite de l'essexite 
gris bleu fonce allant de grain fin a moyen tandis que la region montagneuse du 
lac Megantic donne de la nordmarkite vert fonce a grain grossier. Pres de 
Saint-Gerard, un gite fournit du granit vert pomme a grain fin. 

Au nord du Saint-Laurent, des carrieres situees dans la region du lac 
Saint-Jean, pres de Roberval et de Chicoutimi, donnent trois sortes de granit, 
de couleurs rouge, brune et noire, alors qu'au nord d' Alma, sur les bords de 
la riviere Peribonka, et dans la region de Saint-Ludger-de-Milot, on produit 
de la pierre anorthositique noire. La region de Riviere'"'1i-Pierre fournit des 
granits gneisseux de couleurs gris bleu, gris rose, gris rose fonce, vert fonce, 
noire et grise, et celle de Guenette, pres de Mont-Laurier, du granit a grain 
fin. Saint-Alban fournit un granit rouge rose et Saint-Raymond un gneiss ru
bane. La region de Grenville donne des granits dont la couleur varie du rouge 
brun au brun vert. Au sud du mont Tremblant, on produit une variete de granit 
a grain grossier de couleur rose et dans la region de Ville-Marie, pres du lac 
Temiscamingue, du granit rouge mauve. La region de Rouyn donne une pierre 
anorthositique de couleur foncee. 

Ontario: Du granit a grain moyen et de couleur rose saumon se trouve 
pres de Kenora a Vermillion Bay. De l' anorthosite noire est tiree de la region 
de River Valley, pres de North Bay. Aux environs de Parry Sound, a partir 
d'une pierre gneisseuse aux couleurs variees, on produit des blocs bruts qui 
sont employes dans la construction. Les regions de Lynhurst et de Gananoque 
fournissent du granit rouge et, sur la rive nord du lac Superieur on trouve des 
masses de granit noir et rouge utilisable comme pierre d'echantillon. Un autre 
gfte situe pres de Belmont Lake contient d' importances quantites de granit rose. 

Manitoba: Un granit rouge, a la fois durable et de bonne qualite est 
extrait dans la region du lac du Bonnet, a 70 milles au nord-est de Winnipeg. 

Colombie-Britannigue: A Nelson Island et a Granite Island, on trouve 
un granit a grain uniforme, de couleur gris pale et gris bleu. 

CALCAIRE 

Nouveau-Brunswick: Aux environs de Saint-Jean est extrait une pierre 
calcaire employee dans la construction. 
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Quebec: Plusieurs carrieres de la region de Saint-Marc-des-Carrieres 
donnent une pierre calcaire fossilifere, de couleur gris brun, dont le grain 
varie entre fin et moyen. Cette pierre, en plus d'etre employee a l'etat brut 
ou scie, prend un beau poli et convient en decoration. Certaines carrieres du 
nord de Montreal, en particulier de l'ile Jesus, produisent des quantites 
minimes de pierre brute convenant ii la construction. De petites quantites de 
blocs de pierre sont extraites en divers endroits de la province pour satis-
faire aux besoins locaux. 

Manitoba: Un calcaire dolomitique marbre de couleur brun chamois ii 
brun-gris est extrait des carrieres de la region de Garson. Cette pierre em
ployee ii l'etat brut ou scie peut aussi etre polie et servir en decoration. 

GRES 
Nouvelle-Ecosse: Une pierre a texture dense, d'un ton chamois olive, 

dont le grain varie de fin a moyen est extraite dans la region de Wallace. 

Nouveau-Brunswick: Un gres rouge, de grain allant de fin a moyen, 
est extrait d'une vieille carriere ii Sackville. Dans cette province de nombreux 
autres gftes sont exploites pour satisfaire aux besoins locaux. 

Quebec: Dans la region de Trois-Pistoles, du gres chamois et rouge 
est extrait. 

Ontario: De nombreuses carrieres exploitent les minces couches de 
gres en bordure de l' escarpement des collines Ca led on, entre Georgetown et 
Orangeville, et fournissent une pierre de construction d'apparence marbree ou 
tachetee, ii grain fin presentant diverses nuances allant du chamois pale au 
brun et au rouge-brun. La region de Bells Corners fournit une pierre ii grain 
moyen, de couleur allant de chamois a creme. Des gisements situes a 20 
milles au nord de Kingston, on extrait un gres marbre et rubane ii grain 
moyen et fortement colore. 

Alberta: La region de Banff f~mrnit un gres dur a grain tres fin, de 
couleur gris moyen, designe parfois sous le nom de «pierre ii fuseau» et 
employe comme pierre brute de construction. 

MARBRE 

Quebec: Un peu de marbre de couleur gris pale, gris fonce ou blanc
vert tachete est extrait dans la region de Phillipsburg, au sud de Montreal, pres 
de la frontiere des Etats-Unis. Dans la partie ouest de la region de Stukely on 
exploite occasionnellement une carri€re de marbre gr is-blanc. La region de 
Marbleton donnerait un marbre tachete, de couleur gris.e. 

Ontario: La region entre Perth et Almonte renferme une variete de 
marbre de calcaire recristallise, de couleurs bleue, blanc-bleu, chamois, 
blanche ou grise, ainsi que du marbre serpentinise. Actuellement des sources 
possibles de marbre sont examinees du cote ouest de Peterborough jusqu •au 
nord de Bancroft. 

95188-32 
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Les pigments naturels 
et les matieres de charge minerales 

D. H. STONEHOUSE* 

Les pigments naturels ont ete remplaces en majorite par des pigments synthe
tiques obtenus par transformation chimique et metallurgique des metaux et mi
neraux. L'oxyde de fer est le seul pigment vraiment naturel qui soit produit au 
Canada. L'oxyde de fer syntMtique et le bioxyde de titane sont parmi les pig
ments artificiels produits au Canada. La quantite de pigments naturels consom
mee est relativement faible, mais leur composition est mise a profit dans 
plusieurs applications dont la coloration et l'opacification des produits. 

Les autres pigments synthetiques comprennent l'oxyde de chrome, le 
lithopone, la litharge, le minium, le blanc de plomb, l'oxyde de zinc, le blanc 
fixe, le blanc satin, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de cobalt et l'oxyde d'etain. 

Bien qu'il ne soit pas considere strictement comme un pigment, le blanc 
d' Espagne est utilise frequemment comme additif aux pigments dans les peintures. 
Dans ce genre d'application il peut etre considere comme matiere de charge. 
Plusieurs mineraux industriels sont utilises comme matieres de charge afin de 
dormer a un produit des proprietes physiques souhaitables, ou d'en remplacer 
un plus coO.teux employe dans la preparation. Bien que la pierre concassee, le 
gravier et les agregats lourds ou Iegers employes dans la ma9onnerie et le 
beton soient qualifies de mati8res de charge, celles-ci sont habituellement des 
materiaux finement broyes. Suivant leur emploi les matieres de charge sont 
couramment nommees sous d'autres termes comme additifs, diluants ou supports. 

Au Canada, les produits mineraux utilises comme matieres de charge 
comprennent l'amiante, la barytine, la bentonite, les argiles, la diatomite, le 
calcaire, le mica, la syenite nephelinique, le schiste, la silice et le talc. 
Toutefois, aucune donnee statistique separee n'est connue concernant la quantite 
de chaque mineral utilise comme matiere de charge, ni le tonnage des expe
ditions faites pour un usage similaire. Les applications de chacun des produits 
enumeres ci-dessus comme matiere de charge sont donnees dans differents 
rapports de cette serie. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Oxyde de fer: production, commerce et consommation 

1964 

Tonnes 
$ 

courtes 

PRODUCTION (expeditions) 
Oxyde naturel (brut et grille) ......... 

EXPORTATIONS 
O~de de fer 1 nature! et SY!!tMtigue 

Etats-Unis ........................ 
France ......•.............•...... 
Grande-Bretagne ...............•.. 
Pays-Bas ...........•......••..... 
Autres pays ...•................... 

Total ...............••..•......... 

IMPORTATIONS 

Or~;s~~!~;: . ~~~~~~I.~~ ~::~~~~i:~~ ... 
Allemagne occidentale ............. 
Espagne .•............•..•........ 
Grande-Bretagne .•........••..•..• 

Total ..•..........•.••.•....•..... 

CONSOMMATION par l'industrie 
de la peinture 

1,033 

2,163 
85 
61 

99 

2,408 

1,542 
921 
482 
126 

3,071 

Oxyde de fer grille et synthetique. • . . • 1, 955 
Ocres, terre de Sienne, terre 

d'ombre •..••.•......••.••. , .•.•.. 

Source: Bureau federal de la statistique 
p: preliminaire -: nfant 

150 

79, 250 

405,692 
15,134 
28,660 

24,147 

473,633 

352,660 
123,018 

25,235 
34,939 

535,852 

1962 

470,000 

56,000 

L'OXYDE DE FER 

PRODUCTION 

1965p 

Tonnes 
$ 

courtes 

235 22,325 

2,527 452,375 
80 14,266 
55 13,341 
45 7,493 
88 17,717 

2,795 505,192 

1,296 300,625 
646 85,080 
443 23,530 
143 39,169 

2,528 448,404 

1963 

2,009 520,000 

168 74,000 

En 1965, une baisse importante a ete constatee dans la production d'oxyde de 
fer naturel de qualite pigmentaire. L'usine de Red Mill (Quebec) de la Sherwin
Williams Company of Canada, Limited a continue le traitement du minerai 
transporte par camions des tourbieres voisines. A l'usine, le minerai est 
secM a l'air, grille, pulverise et classe par grosseur. 

95188-32~ 



TABLEAU 2 

Oxyde de fer: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production 

1956 8,803 
1957 7,518 
1958 1,632 
1959 1,235 
1960 909 
1961 808 
1962 771 
1963 978 
1964 1,033 
l965p 235 

Importations 

Ocres, Oxydes, 
terre de matieres 

Nature! et Sienne, de charge, 
synthetique terre d'ombre couleurs, etc. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

3,071 
2,528 

1,162 
946 
680 
833 
615 
649 

6,237 
4,826 
4,923 
6,103 
4,908 
4,903 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Donnees incompletes. 
p: preliminaire .. : non disponible 

Exportations 

Nature! et 
synthetique 

3,203 
3,440 
2,401 
2,624 
2,523 
2,208 
1,865 
2,218 
2,408 
2,795 

lndustrie 
du gaz et 
du c0ke 

8,745 
5,999 

237 
100 

Consommation* 
Industrie de la 

peinture 
Ocres, 

terre de 
Nature! et Sienne, 

syntMtique terre d' ombre 

2,166 220 
1,895 263 
1,826 158 
1,889 138 
1,858 150 
1,755 130 
1, 955 150 
2,009 168 

il>-
CXl 
0 
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A Prescott (Ont.), la Ferrox Iron Ltd. a produit des concentres d'oxyde 
de fer de haute qualite pour etre utilises comme constituants dans la production 
de ferrites et de poudre de fer. La societe a obtenu, a des fins experimentales 
uniquement, des materiaux de qualite pigmentaire au moyen d'un broyage tres 
fin. 

En 1965, les expeditions de pigments d'oxyde fer nature! ont atteint 
235 tonnes, evaluees a $22, 325 marquant une baisse par rapport a celles de 
1964 dont le tonnage s'est eleve a 1, 033 tonnes d'une valeur de $79, 250. Cette 
diminution provient de la concurrence des pigments synthetiques qui offrent une 
vaste gamme de couleurs ainsi qu'une excellente qualite. Les donnees de la 
statistique sur la production des pigments d'oxyde de fer synthetique ne sont pas 
disponibles. 

La Northern Pigment Company, Limited, de New Toronto (Ont.), im
portant producteur d'oxyde de fer synthetique, exporte la majeure partie de sa 
production. 

En 1965, le total des exportations a atteint 2, 795 tonnes d'une valeur de 
$505, 192, comparativement aux 2, 408 tonnes evaluees a $473, 633 de l'annee 
precedente. Le total des importations est tombe de 3, 071 tonnes evaluees a 
$535, 852 en 1964, a 2, 528 tonnes evaluees a $448, 404 en 1965. Le commerce 
s'est fait surtout avec les Etats-Unis. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les pigments contenant de l'oxyde de fer sont employes dans les peintures, les 
teintures a bois et a papier, le linoleum, la coloration du mortier, les granules 
a couverture, le caoutchouc, les plastiques, le simili cuir et les carreaux de 
revetement. L'oxyde de fer sert aussi de matiere abrasive et de produit anti
rouille. Les prescriptions techniques resultent de tests visant a determiner la 
COUleur de la masse OU l'apparence de l'oxyde melange a l'huile, l'intensite de 
coloration OU l'apparence apres dilution du Colorant dans une pate huileuse a 
l'oxyde de zinc, la grosseur des particules, le degre d'absorption d'huile, l'opa
cite et la composition chimique. Les oxydes de fer synthetiques donnent des 
teintes plus uniformes et d'une plus grande variete; cette propriete fait qu'ils 
sont en plus grande demande que les oxydes de fer naturels. 

PRIX 

Les prix varient considerablement, surtout selon le degre de qualite. En 1965, 
le prix moyen de l'oxyde de fer nature! affine produit au Canada etait de $95 la 
tonne a l'usine. 

D'apres la mercuriale du 27 decembre 1965 de l'Oil,Paint and Drug 
Reporter, les prix en cours au Etats-Unis pour differents types d'oxydes de fer 
s'echelonnaient entre 6 1/2c. et 16 1/2c. la livre. 
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TABLEAU 3 

Bioxyde de titane: commerce et consommation 

PRODUCTION ...............••.. 

IMPORTATIONS 
Bioxyde de titane pur 

Tonnes 
courtes 

Etats-Unis. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 693 
Grande-Bretagne. . . • . . . . . . . . . . . 1, 120 
Allemagne occidentale . . . . . . . . . . 26 

Total. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1, 839 

Bioxyde de titane de charge ....... 10, 443 

EXPORTATIONS 
Bioxyde de titane 

1964 

$ 

21,270,144 

360, 725 
470,562 

11, 843 

843,130 

2,000,248 

Tonnes 
courtes 

783 
712 

70 

1,565 

9,534 

1965p 

$ 

19,955,350e 

429, 021 
283,348 
29,695 

742,064 

l,816,869 

Etats-Unis* ......•............. 3,298 1,344,287 3,202 1,344,580 

CONSOMMATION 
Bioxyde de titane affine 

Produits chimiques industriels 
Autres produits chimiques •...... 
Industries du linoleum et des 

83 
443 

revEitements**................ 2, 608 
Peintures et vernis .•.....••.... 18, 293 
Papier . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 3, 268 
Caoutchouc • . . . . . • . . . . . . • . . . . • . 951 
Textiles syntMtiques ..•........ 
Cosmetiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Autres produits non metalliques . . 604 

1962 

159 
500 

2, 181 
20,589 
3,645 

972 
40 
21 

785 

Total .•..•..............•..... 26, 278 28, 892 

1963 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Pigments de bioxyde de titane 
de charge 
Peintures .................•...• 10, 935 
Teneur approximative en Ti02... 3, 237 

Source: Bureau federal de la statistique. 

8,588 
2,542 

*Donnees tirees de la publication United States Imports for Consumption, FT 125. 
Les valeurs sont exprimees en dollars americains. **Comprend les fabricants 
de bardeaux d'asphalte. 
p: preliminaire .. : non disponible e: estimatif 
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LE BIOXYDE DE TITANE 

PRODUCTION 

L'ilmenite extraite des regions du lac Allard et de Saint-Urbain, au Quebec, 
sert principalement a la production de scories de bioxyde de titane, utilisees a 
la fabrication de pigments. La Quebec Iron and Titanium Corporation possecte 
les reserves d'ilmenite les plus vastes au monde; de son exploitation pres de 
Havre-Saint-Pierre, elle expedie le minerai a ses fonderies de Sorel (Quebec) 
ou il est concentre, grille et reduit aux fours electriques pour former des 
scories de titane et de fer. La majeure partie des scories est exportee aux 
Etats-Unis OU elle sert a la fabrication de pigments de bioxyde de titane; une 
partie est envoyee a deux societes canadiennes productrices de pigments. La 
Canadian Titanium Pigments Limited a Varennes (Quebec) et la Tioxyde of 
Canada Limited a Ville-de-Tracy (Quebec) produisent du bioxyde de titane 
affine. Ces deux usines ont une capacite totale annuelledeplusde 60, OOO tonnes. 

La Continental Titanium Corp. extrait aussi de l'ilmenite dans la 
region de Saint-Urbain (Quebec). Cette ilmenite est vendue surtout sous forme 
d'agregat lourd, bien que des propositions aient ete faites en vue de la pro
duction de bioxyde de titane de qualite propre a la ceramique. 

En 1965, les expeditions de scories de bioxyde de tita.ne ont ete evaluees 
aux environs de 20 millions de dollars. Les importations de pigments de 
bioxyde de titane se sont rectuites a 1, 565 tonnes evaluees a $700, OOO, et celles 
de produits derives descendaient a 9, 534 tonnes, d'une valeur de $1, 800, OOO. 
Les exportations sont demeurees sensiblement uniformes au cours de 1964-1965. 

Au tableau 3 les chiffres de la consommation indiquent l'utilisation 
croissante des produits affines, surtout dans le domaine des peintures et vernis. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

L' emploi du bioxyde de titane comme pigment est base sur un certain nombre de 
proprietes, dont son indice eleve de refraction OU Sa forte opacite, sa blancheur 
et son inactivite chimique·. Le produit doit etre broye en une poudre tres fine et 
uniforme. Lorsque ces proprietes se trouvent rassembiees, le pigment de 
bioxyde de titane est bien superieur aux autres pigments blancs utilises dans 
les peintures. 11 sert de pigment de charge dans les peintures, le papier, le 
linoleum, les produits de caoutchouc, les textiles et les produits en ceramique 
et en plastique. Les prescriptions techniques sont basees sur des essais simi
laires a ceux effectues avec tous les pigments. 

PRIX 

En 1965, les prix des pigments de bioxyde de titane, publies par la revue 
Canadian Chemical Processing, etaient les suivants: livre dans l'Est du 
Canada, ensache, par wagonnee de 20 tonnes et par 100 livres: 



Anatase 
A-WD 
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Autres .................................... · · ... ·. · · · 
Rutile ............................................... . 
Pigment de charge a 30% de Ti02 ...................... . 
Pigment de charge a 50% de Ti02 ...................... . 
Categories inutilisables comme pigment ................ . 

LE BLANC D'ESPAGNE 

$22 
23.75 
25.50 
10 et $10. 55 
15. 50 a 15. 80 
24. 30 a. 24. 90 

Le blanc d'espagne est obtenu soit en broyant finement le carbonate de calcium 
prepare a partir de la craie, du marbre ou du calcaire, soit comme precipite 
d'une solution ou d'une emulsion contenant de la chaux. Le blanc d'Espagne 
tire de la craie differe physiquement de celui obtenu par d'autres sources; ses 
particules plus arrondies ont une plus grande surface de contact et de ce fait, 
une plus grande capacite d'absorption. Au Canada, le tonnage de calcaire 
servant a la production de blanc d'Espagne est assez faible, mais il a conside
rablement augmente depuis quelques annees. En 1965 il a atteint 42, OOO tonnes 
en provenance d'usines du Quebec, de !'Ontario, du Manitoba et de la Colombie
Britannique. La production a tendance a s'elever par suite du perfectionnement 
des procedes et de l'usage accru de produits plus fonces pour certains emplois. 

Les termes «blanc d'Espagne» et «succedane du blanc d' Espagne» 
s'appliquent respectivement aux produits derives de la craie et du calcaire, 
meme si la tendance est d'employer le terme «blanc d'Espagne» pour englober 
le tout. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les meilleures qualitesde blanc d'Espagne entrent dans la fabrication des cos
metiques et des dentifrices. D'autres industries, comme la peinture, le caout
chouc, le papier, le linoleum, la ceramique et le mastic, absorbent pour leurs 
usages la majeure partie de la production. Les proprietes physiques requises 
a chaque fin ont trait a la blancheur, la grosseur et la forme des particules, la 
facilite d'emploi et !'absence d'impuretes. 11 importe aussi de maintenir un 
haut degre de purete chimique. Le blanc d'Espagne est utilise comme pigments 
de charge dans les peintures a l' eau et a l'huile de qualite inferieure, toutefois, 
en raison de sa faible opacite et de son haut degre d'absorption d'huile, ses 
usages se trouvent limites. Ces deficiences sont corrigees par !'addition d'un 
enduit aux particules de blanc d'Espagne precipite qui sert de blanc de charge 
dans les peintures et les encres. 

Dans la majeure partie des ventes, le client fixe lui-meme la qualite 
du produit et, bien que la plupart des composes de blanc d'Espagne aient une 
valeur pigmentaire assez faible, leur prix relativement modeste les rend interes
sants comme matiere de charge, additif ou element de remplissage. 

Au cours de 1965, les importations ont totallise 9, 098 tonnes, dont la 
majeure partie provenait des Etats-Unis. Le blanc d'Espagne importe de 
Grande-Bretagne et de France etait derive de la craie et celui importe des 
Etats-Unis provenait du calcaire. 
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Les donnees publiees sur la consommation indiquent que la majeure 
partie du blanc d'Espagne a ete employee par l'industrie de la peinture. 

TABLEAU 4 

Blanc d' Espagne: production, importations et consommation 

PRODUCTION 

1964 

Tonnes 
courtes 

$ 

1965p 

Tonnes 
courtes 

$ 

Pierre transformee en blanc d'Espagne .. 23, 022 284,024 42,000e 360,000e 

IMPORTATIONS* 
Blanc d'Espagne 

Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 044 233, 326 6, 781 232, 403 
Grande-Bretagne .................... 1,454 26,416 1,623 37,154 
France............................. 1, 143 10, 580 685 8, 748 

~~~~~~~~~~~~~~~~-

Tot a 1............................... 8, 641 270, 322 9, 089 278, 305 

CONSOMMATION ( chiffres disponibles) 
Craie broyee, blanc d'Espagne et 
succedane du blanc d'Espagne 

Peintures ........................... 20, 438 
Linoleum, toile ciree et carreaux 
a parquets** ........•............. 15, 163 

Articles en caoutchouc** ............. 12, 424 
Produits d'amiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 815 
Adhesifs... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 
Ceramique ......................... . 
Tannerie .......................... . 
Savons et produits de toilette ......•.. 
Produits pharmaceutiques ........... . 
Fils et cables ...................... . 

1,229 
273 
151 
172 

1,354 
Produits chimiques divers. . . . . • . . . . . . 2, 255 
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 285 

Total. ...................•...•.....• 62, 484 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Veritable blanc d' Espagne et blanc precipite seulement. **Y compris le 
calcaire broye blanc grisatre. 
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TABLEAU 5 

Blanc d'Espagne: production, importations et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Productionl Importations2 Consommation3 

1956 17,448 11, 356 34,241 
1957 21,527 9,844 31,374 
1958 11,900 11, 121 37,268 
1959 11, 633 10,322 64,933 
1960 10,319 8,835 52,226 
1961 14,301 8,408 62,442 
1962 13,356 8,142 53,756 
1963 16, 195 9,789 65' 082 
1964 23,022 8,641 62,484 
1965p 42,000e 9,089 

Source: Bureau federal de statistique. 
lRoche traitee pour obtenir du succedane du blanc d'Espagne. 2Blanc d'Espagne 
seulement. 3Blanc d'Espagne et succedane, y compris un peu de calcaire broye 
blanc grisatre. 
p: preliminaire e: estimatif .. : non disponible 

PRIX 

La mercuriale Oil, Paint and Drug Reporter du 27 decembre 1965 donne les prix 
en cours aux Etats-Unis pour les trois principales categories de blanc d'Espagne. 
Ces prix, etablis pour une tonne de produit ensache, par wagonne, prise a 
l'usine productrice, sont les memes qu'au mois de decembre precedent. 

Carbonate de calcium 
Nature!, broye a sec, 325 mailles .................. . 
Naturel, broye a l'eau, 10 a 30 microns .......... ,, .. 
Craie, 325 mailles ...... , ............. , .......... . 

Precipite 
Dense ......................... , ................. . 
Ultrafin .....................................•...•. 

$ 13.50 
22.00-$23.00 
36. 00 - 38. 00 

30. 00 - 38. 50 
117.50 - 167.50 
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Les metaux du groupe platine 

A. F. KILLIN* 

Le Canada produit actuellement tous les metaux du groupe platine comprenant 
le platine, le palladium, le rhodium, le ruthenium, l' iridium et l' osmium. 
L'International Nickel Company of Canada, Limited a mis au point, en 1965, 
un procede de recuperation de l' osmium, sixieme et dernier metal du groupe 
platine,a partir des sulfures de nickel-cuivre extraits dans la region de Sudbury. 
Au Canada, les metaux du groupe plat1ne sont recuperes comme sous-produits 
de l' affinage des minerais de nickel-cuivre et le volume de recuperation varie 
selon la production de ces minerais. Suivant l' accroissement de la production 
du nickel, la production canadienne des metaux du groupe platine,en 1965, est 
passee de 75, 825 onces a 452, 063 onces evaluees a $35, 678, 078. 

L' URSS , la Republique de l' Afr"ique du Sud, le Canada et la Colombie 
sont les principaux pays producteurs des metaux du groupe platine; les gtats
Unis en produisent de faibles quantites. Les donnees statistiques n I etant pas 
connues, il est impossible de dresser un tableau precis de la production 
mondiale de ces metaux. Le Bureau of Mines des Etats-Unis estime que l' URSS 
produit a peu pres 50 p. 100 du total mondial, suivie de l' Afrique du Sud et du 
Canada. En 1964, la production mondiale a ete estimee a 2, 050, OOO onces troy 
dont 1, 000, OOO provenaient de l' URSS et 600, OOO de l' Afrique du Sud. La con
sommation mondiale n' est pas connue, neanmoins, on sait qu' elle a ete supe
rieure a la production du monde libre, la difference etant representee par 
l' existence d' approvisionnements en URSS •. 

En 1965, le prix officiel du platine a ete etabli par la Engelhard Indus
tries, Inc. et la Johnson, Matthey & Co., Limited, et le prix du marcM libre 
cote par les negociants et marchands. La majorite du platine et des metaux du 
groupe platine produite dans le monde lib re a ete vendue au prix officiel. Certains 
metaux recuperes et les metaux en provenance de la Russie ont ete vendus au 
cours du marche libre. Vers la fin de l' annee, l' URSS ayant cesse de vendrP,du 
platine au monde libre, le prix du commerce libreest passede$140a$1601' once. 

La demande de platine et de metaux de ce groupe est en progression, 
De nouvelles raffineries de petrole et usines d' engrais chimiques necessiteront 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Metaux du groupe platine: production et commerce 

PRODUCTION 1 
Platine, palladium, rhodium, 

Onces 
troy 

1964 

$ 
Onces 
troy 

452,063 

1965p 

$ 

35,678,078 ruthenium, iridium ........ 376, 238 25, 404, 117 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

EXPORTATIONS 
Origine canadienne 

Metaux du groupe platine dans 
minerais et concentres 
Grande-Bretagne .•..•... 383, 315 
Norvege . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 962 
ttats-Unis........ . . . . . . 1, 614 

19,314,889 
1,295,599 

37,772 

471,238 26,245,128 
16,823 1,358,065 
4,440 175,114 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

To ta l ••.•......•........ 404, 891 20, 648, 260 492,501 27,778,307 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Met a ux du groupe platine 
Etats-Unis .............• 
Japon ...•...•......•... 
Autres pays ............• 

275 
3, 495 

131 

27,075 
125,977 

11,202 

53,039 1,847,008 
147 13,064 
264 24, 787 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

164, 254 53,450 1,884,859 3,901 Total •....••..•...•..... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Origine etrangere2 
Metaux du groupe platine, 

affines et semi-ouvres. ... 581, 779 20, 888, 749 

IMPORTATIONS 
Platine en gros morceauX, 

!ingots, poudre et eponge 
Grande-Bretagne ..•...•. 125, OOO 12, 110, 789 
Etats-Unis... . . • . . . . • • . • 858 78, 854 
Norvege . • . . • . . . • • . . . . . . 200 23, 760 

321,950 

47, 605 
880 

11,389,395 

4, 914, 710 
97,742 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Total ................... 126, 058 12, 213, 403 48, 485 5,012,452 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Autres metaux du groupe 
platine, en gros morceaux, 
!ingots, poudre et eponge 

Grande-Bretagne .....•.. 
Etats-Unis ............. . 

85, 814 
9,685 

Total................... 95, 499 

4,701,857 
454,031 

5,155,888 

181,424 
3, 694 

185,118 

8,263,018 
186,076 

8,449, 094 
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Tableau 1 (fin) 

1964 1965p 

Onces 
$ 

Onces 
$ troy troy 

IMPORTATIONS (fin) 
Total, J2latine et metaux 

du groupe 12latine 
Grande-Bretagne ...... 210, 814 16,812,646 229,029 13,177,728 ,,. 
Etats - Unis ............ 10,543 532,885 4,574 283,818 
Autres pays ........... 200 23,760 

Total ..............•.. 221,557 17,369,291 233,603 13, 461, 546 

Creusets en 12latine 
> 

1,867,699 Etats-Unis ............ 30,747 2,788,810 19,923 
Grande-Bretagne ...... 2 249 38 3,785 

Total ................. 30,749 2,789,059 19,961 1, 871,484 

Metaux du grou12e 12latine, 
ouvres, non s12ecifies 
ailleurs 

Etats-Unis .... · ...... · 3,107 307,172 3,531 267, 440 
Grande-Bretagne ...... 1,353 115,795 2,999 316,531 

Total. ................ 4,460 422,967 6,530 583,971 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lMetaux contenus dans les concentres, les residus et la matte expedies pour 
exportation. 2Metaux affines et semi-ouvres, importes et reexportes apres 
convertion ou transformation. 
p: preliminaire -: neant 

l' emploi de catalyseurs constitues de ces metaux et l' extension de leur usage 
industriel en fera augmenter la consommation. L' arret des ventes de ces metaux 
par l' URSS au monde libre en diminuera l' offre, toutefois, la production crois
sante de l' Afrique du Sud et du Canada devrait compenser cette perte et rendre 
les pays occidentaux moins dependants de la Russie. 

Neamoins les prix dependront,pendant quelques annees encore, des 
operations commerciales de l' URSS sur le marche. 

PRODUCTION CANADIENNE 
Au Canada, les metaux du groupe platine sont recuperes comme sous

produits du nickel lors du traitement des minerais. Ces minerais contiennenten 
moyenne 0. 025 once par tonne de metaux du groupe platine. Au cours de la fonte 
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TABLEAU 2 

Production mondiale des metaux du groupe platine 
( onces troy) 

1963 1964 

URSS ...•.................. 800,000 1,000,000 
Rep. de l' Afrique du Sud .... 305,500e 606,000e 
Canada .................... 357,651 376,238 
ttats-Unis .•............... 49,750 40,487 
Colombie· .................. 29,453 23,345 
Autres pays ................ 2,646 4,930 

Total. ..................... 1,545,000 2,051,000 

1965e 

1,.500, OOO 
750,000 
452,063 

25,000 

2,732,000 

Source: Bureau of Mines des ttats-Unis, Minerals Yearbook, 1964 etCommodit,Y 
Data Summaries, janvier 1966. 
e: estimatif .. : non disponible pour publication 

du nickel, les metaux precieux sont recueillis sous forme de sulfure de nickel
cuivre en matte. Les anodes de nickel-cuivre en matte sont purifiees par elec
trolyse et les metaux precieux ainsi degages sont recueillis sous forme de boue 
au fond des reservoirs electrolytiques. Cette boue est epuree et expediee aux 
affineries de Grande-Bretagne et des ttats-Unis oii. les metaux qu' elle contient 
sont recuperes individuellement. 

Les provinces productrices de nickel au Canada sont l' Ontario, le 
Manitoba, le Quebec et la Colombie-Britannique. Les concentres de nickel-cuivre 
produits en Colombie-Britannique sont exportes tels quels au Japon car de ceux
ci il n' est pas recupere de metaux du groupe platine au Canada. La boue de 
metaux precieux,provenant de l' affinerie de nickel de l' International Nickel 
Company of Canada Limited (INCO) a Thompson (Man. ) , est expediee aux usines 
d' affinage de la Grande-Bretagne et des ttats-Unis. La majeure partie des 
metaux du groupe platine produits au Canada est extraite des minerais de la 
region de Sudbury (Ont. ). Dans cette region, l 'INCO exploite les mines Creighton, 
Frood-Stobie, Garson, Levack, Murray, Crean Hill, Clarabelle et Maclennan, 
la fonderie de Copper Cliff et, a Port Colborne (Ont. ), une affinerie de nickel. 
Les boues recuperees a Port Colborne sont expediees en Grande-Bretagne pour 
l' affinage des metaux du groupe platine. L' INCO a annonce l' etablissement 
d' un programme d' expansion miniere tres important qui,en accroissant la pro
duction de nickel, fera augmenter celle des metaux du groupe platine. La 
Falconbridge Nickel Mines, Limited exploite, dans la region de Sudbury (Ont. ); 
les mines Falconbridge, East, Onaping, Hardy, Fecunis et North; une fonderie 
de nickel-cuivre a Falconbridge (Ont.) et une affinerie a Kristiansand, enNorvege. 
La matte de fonderie, qui contient du nickel, du cuivre et des metaux precieux, 
est expediee en Norvege pour affinage. La Falconbridge execute des travaux 
d I amenagement a la mine Strathcona en vue d I une production journaliere de 
6, OOO tonnes de minerai en 1968. Cette augmentation de production de nickel 
permettra d' accroitre la production des metaux du groupe platine. 



TABLEAU 3 

Metaux du groupe platine: production et commerce, 1956-1965 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
l961 
1962 
1963 
1964 
1965p 

Platine 
( onces troy) 

151,357 
199,565 
146,092 
l50, 382 

Productionl 

Autres 
metaux du 

groupe platine 
( onces troy) 

163,451 
216,582 
154,366 
177, 713 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Total 
( onces troy) 

314, 808 
416, 147 
300,458 
328,095 
483, 604 
418, 278 
470,787 
357,651 
376,238 
452,063 

Exportations 

Produits Produits 
canadiens2 etrangers3 

$ $ 

20,571,
0

623 14, 814,488 
17,638,093 10, 081,412 
15,014,321 4,893,616 
12,497,221 8,676,998 
16,068,728 8, 404, 563 
26,331,101 9,820,374 
24,340,175 8,644,781 
24,555,816 10,144,484 
20,812,514 20,888,749 
29,663,166 11,389,395 

Importations4 

$ 

19-, 579, 826 
15,430,931 

8,641,360 
6,466,280 

12, 951,420 
11,242,328 
12,925,466 
13,590,575 
17,369,291 
13,461,546 

1 Metaux contenus dans les residus, les concentres et la matte expedies pour traitement en Grande-Bretagne et en 
Norvege. 2valeur des metaux contenus dans les concentres et expedies pour traitement. 3Exportations de metaux 
affines et semi-ouvres. Reexportations de metaux en provenance de Grande-Bretagne classes parmi les exportations 
de produits etrangers. 4rmportations de metaux en majorite de Grande-Bretagne, affines et semi-ouvres, provenant 
de residus et de concentres canadiens. 
p: preliminaire .. : non disponible pour publication 
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En 
Societe production 

The International 9 
Nickel Company of 
Canada, Limited 

Falconbridge Nickel 
Mines, Limited 6 

Metal Mines Limited 1 

Marbridge Mines Ltd. 1 

Lorraine Mining 
Company Limited l 

Giant Mascot Mines, 
Limited 1 

Source: rapports des societes • 
. . : non disponible -: neant 

TABLEAU 4 

Mines productrices et en cours d' amenagement en 1965 

Reserves de 
Minerai Eroduit minerai et teneur Mines en voie 

1964 1965 au 31 dee. 1965 d I amenagement 

16,439,000 19,750,000 306, 767, OOO t. c. con- A Sudbury: Totten, Copper 
tenant 9, 274, OOO t. c. Cliff North, Kirkwood, 
de nickel et de cuivre Coleman et Little Stobie. A 

Thompson: Birchtree et Soab. 

1,960,000 2,344,000 55, 260, OOO t. c. con- Strathcona 
tenant l, 162, OOO t. c. 
de nickel et de cuivre >I>-

© 

192,874 N) 

.. 125,313 180, 450 t. c. titrant 
2. 71% Ni en moyenne 

- 162,533 335, 300 t. c. titrant 
0. 64% Ni et 1. 61% 
Cu en moyenne 

324,635 330,954 760, OOO t. c. titrant 
0. 81% Nieto. 32% 
Cu en moyenne 
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La Metal Mines Limited a Gordon Lake (Ont. ), la Marbridge Mines 
Limited a Malartic (Quebec) et la Lorraine Mining Company Limited a Belleterre 
(Quebec) expedient leurs concentres de nickel-cuivre a Sudbury ou ils sont 
traites dans les usines de l' I NCO et de la Falconbridge. 

PRODUCTION ETRANGERE 
Afrique du Sud - La Rustenburg Platinum Mines Limited, principale 

productrice du monde libre, a poursuivi ses travaux d' expansion. La societe 
espere atteindre a la fin des travaux en 1966 une capacite de production annuelle 
de 900, OOO onces de metaux du groupe platine. La societe a annonce d' autre 
part qu' elle depasserait, au besoin, la capacite theorique de ses mines et 
usines, afin de stabiliser les prix de ces metaux. Une telle reussite reduirait 
la quantite de platino1des de provenance russe dont le monde libre a besoin. 

La mine Brakspruit a commence a produire en 1965 sous !'administration 
de la Rustenburg Mines Platinum Limited. Cette mine appartient conjointement 

a la Rand Mines Ltd. , a l' Anglo American Corporation of South Africa Limited 
et a la General Mining and Finance Corporation Limited. L' extraction et le 
traitement du minerai seront effectues par la societe Rustenburg pendant une 
periode de 20 ans, moyennant le versement de redevances. La matte sera 
affinee dans les usines de l' Engelhard Industries Inc. des Etats-Unis. 

URSS - A defaut de donnees statistiques la production de platine de 
l' URSS a ete estimee a l, 500, OOO onces en 1965. La majeure partie de cette 
production provient des roches basiques et ultrabasiques de la region de Norilsk, 
en Siberie. L' URSS recupere encore une faible quantite de platine placerien. 
La capacite de production de la Russie serait excedentaire. 

Etats-Unis - Le platine de premiere fusion a ete obtenu des gisements 
placeriens de l' Alaska, ou recupere comme sous-produit de l' affinage de l' or 
et du cuivre. 

Colombie - Des gisements placeriens sont la source de production de 
platine en Colombie. Cette industrie,relativement statique produit annuellement 
de 20, OOO a 30, OOO onces. 

Autres pays - De petites quantites de metaux du groupe platine sont 
recuperees comme sous-produits de l' affinage de metaux communs ou precieux, 
ou encore de gisements placeriens, en ~thiopie, au Japon, en Australie et au 
Sierra Leone. 

USAGES 

La valeur industrielle des metaux du groupe platine provient de leurs nombreuses. 
proprietes dont les principales sont: leur action catalysante, leur resistance a 
la corrosion et al' oxydation aux temperatures elevees, leur point de fusion 
eleve, leur haut degre de resistance et de ductilite. L' industrie utilise surtout 
le platine et le palladium. L' iridium, l' osmium, le ruthenium et le rhodium 
servent surtout comme elements d' alliage pour modifier les proprietes du 
platine et du palladium. Le rhodium s' emploie dans le placage. 
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Les proprietes catalytiques du platine, du palladium, du rhodium et du 
ruthenium sont mises a profit par l' industrie petroliere, dans la production 
d' essences a haut indice d' octane. L' industrie des produits chimiques les 
utilise dans la fabrication des acides sulfuriques et nitriques et dans l' hydro
genation des produits chimiques organiques; ils entrent dans la fabrication des 
produits pharmaceutiques, des vitamines et des antibiotiques. Depuis quelque 
temps des sels des metaux du groupe platine et leurs composes sont utilises 
comme catalyseurs homogenes en vue de l' oxydation, l' isomerisation, l' hydro
genation et la polymerisation des olefines. 

La resistance a la corrosion des metaux du groupe platine est mise a 
profit dans la fabrication des ustensiles de laboratoire devant contenir des 
liquides corrosifs et dans les revetements des vases utilises pour fondre les 
corps di;tns la fabrication de cristaux a laser. La resistance a l' usure des 
metaux du groupe platine en fait des metaux tres apprecies pour la fabrication 
des filieres utilisees dans l' industrie des fibres synthetiques de verre, de 
rayonne ou autres. Le platine et ~es alliages sont utilises pour la protection 
cathodique des coques de navires et comme anodes inertes en galvanoplastie. 
Le palladium est employs dans les contacts de branchement automatique des 
appareils electriques et dans l' art dentaire. La resistance al 'usure et la beaute 
du poli des metaux du groupe platine les fait rechercher dans la fabrication de la 
bijouterie de qualite. 

PRIX 

Selon l' E & MJ Metal and Mineral MarK:ets du 30 decembre 1964 et du 27 
decembre 1965, les prix des metaux du groupe platine, quotes aux ttats-Unis, 
l' once troy, etaient les suivants: 

30 decembre 27 decembre 
1964 1965 

Platine 87-90 97-100 
Palladium 32-34 32-34 
Osmium 190-200 300-350 
Iridium 90-95 110-115 
Rhodium 182-185 182-185 
Ruthenium 55-60 55-60 

Les prix de l' E & MJ Metal and Mineral Markets sont les prix officiels 
et non ceux du marche libre. 
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TARIFS DOUANIERS 

CANADA 
Fil de platine, barres de platine, 

bandes, feuilles et plaques; 
platine, palladium, iridium, 
osmium, ruthenium et rhodium, 
en gros morceaux, !ingots, 

Tarif de 
prMerence 
britannique 

poudre,eponge ou rebuts en franchise 
Creusets en platine en franchise 
Cornues, recipients, condenseurs, 

tubes et tuyaux en platine et pre-
parations a base de platine pour 
la fabrication d' acide sulfurique en franchise 

Platine et cuivre oxydule utilises 
dans la fabrication des chlorates 
et des couleurs en franchise 

ETATS-UNIS 
Platine, y compris le platine plaque or 

ou argent, mais non le platine !amine. 

Non ouvre 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 
en franchise 

en franchise 

10% 

Metaux du groupe platine pris separement; combinaisons 
natives de ces met<lux et combinaisons artificielles 
contenant en poids au moins 90% de platine metal ..... . 

Autres y compris les alliages de platine .. , ..........•. 

Semi-ouvre 
Barres, plaques et feuilles d' un minimum de 0. 125 de 

pouce d' epaisseur, faites entierement de combinaisons 
natives de metaux du groupe platine OU de Combinaisons 
artificielles de ces metaux et contenant en poids un 
minimum de 90% de platine metal. . ...........•..... 

Autres y compris les alliages de platine .........•..•.. 

Platine 

Tarif 
general 

en franchise 
en franchise 

en franchise 

10% 

en franchise 

40% ad valorem 

en franchise 

40% ad valorem 
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Le plomb 

J.G. GEORGES* 

La production de plomb recuperable au Canada en 1965 a ete de 41 p. 100 plus 
elevee que celle de 1964. Les Territoires du Nord-Quest ont contribue sensi
blement a ce resultat gr§.ce a l'apport regulier de minerai et de concentres de 
la Pine Point Mines Limited. Au Nouveau-Brunswick, le rendement de la 
premiere annee de !'exploitation de la Brunswick Mining and Smelting Corporation 
Limited, pres de Bathurst, a augmente la production de la province. La Willecho 
Mines Limited, pres de Manitouwadge (Ont.), et la Societe Mintere Cupra Ltee 
au Quebec, mises en exploitation en 1965, ont contribue modestement a !'aug
mentation. Par contre, la production a baisse en Colombie-Britannique. La 
valeur de la production au Canada a augmente de plus de 60 p. 100 par suite du 
relevement des prix du plomb et du meilleur rendement minier. 

La mise en valeur de nouvelles mines s'est poursuivie dans plusieurs 
regions, dont l'fle Vancouver, le nord de la Saskatchewan, !'Ontario et le 
Nouveau-Brunswick. De vastes gisements exploitables ontete decouverts dans la 
region de Vangorda Creek, au Yukon, et les travaux d' exploration ont ete acce
leres dans la region de Pine Point, dans les Territoires du Nord-Ouest. La 
production miniere de plomb devrait connaftre une nouvelle augmentation en 
1966. 

La production de plomb affine a !'unique fonderie de plomb primaire et 
affinerie electrolytique du Canada, exploitee par la Consolidated Mining and 
Smelting Company of Canada Limited (COMINCO) a Trail (C. -B.) a ete sensi
blement plus elevee qu' en 1964. 

Apres avoir varie entre 182, 557 et 212, 229 tonnes annuellement au 
cours des annees allant de 1960 a 1964, la production canadienne totale,basee 
sur le plomb contenu dans les minerais et concentres produits, plutot que sur 
le contenu recuperable du minerai et des concentres exportes et le contenu de 
plomb des !ingots produits, a connu une augmentation considerable en 1965 et 
a atteint un nouveau sommet. 

La plus grande partie du minerai et des concentres de plomb de l'Ouest 
du Canada a ete traitee par la COMINCO a Trail; le reste a ete traite par des 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Plomb: production, commerce et consommation 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

PRODUCTION de plomb 
sous toutes ses formesl 

Colombie-Britannique ...... 134,369 36, 118, 321 121,222 37,578,680 
Territoires du Nord-Ouest .. 3,063 823,279 78,362 24,292,220 
Nouveau-Brunswick .•...... 21,716 5,837,216 46,537 14,426,470 
Terre-Neuve et Labrador ..• 25,415 6,831,452 23,318 7,228,447 
Yukon .....•.•..•.••..•..• 10,209 2,744,235 8,507 2,637,325 
Quebec .•........•........ 3,954 1,062,964 3,977 1,232,987 
Ontario ........•.....•.... 2,027 544,974 1, 958 607,080 
Nouvelle-Ecosse •...•..... 1,669 448,577 1,700 527,000 
Manitoba .......•.......... 1,295 348,092 1,230 381,151 

Total ...•....•.•.......... 203, 717 54,759,110 286, 811 88,911,360 

Production miniere2, ....... 209,673 302,952 
Plomb affine3 •..•..•.•.•.. 151,372 186,484 

EXPORTATIONS 
Minerais et concentres 
Etats-Unis ........•...... 30,471 4,848,199 46,063 8,925,910 
Belgique et Luxembourg ••. 31, 106 6,096,935 39,384 7,401,972 
Italie .......•.•........•. 6,485 1,218,000 
Grande-Bretagne ..•....... 7,434 1,436,754 5,689 1,166,916 
Allemagne occidentale ...•. 4,605 685,087 3,895 695,714 
Autres pays ......•......• 6,741 1,195,764 5,448 1,075,742 

Total ..•....••..•...•..•. 80,357 14,262,739 106,964 20,484,254 

Saumons 2 blocs et grenailles 
Grande-Bretagne •......•. 42,014 9,243,987 60,476 19,818,635 
Etats-Unis ••..•.....•.... 30,487 7,340,417 31,622 9,534,950 
Pays-Bas .......•....•..• 3,305 683,747 11, 212 3,527,027 
Inde .......•....•.••.••.. 8,473 1,940,790 10,399 3,257,680 
Allemagne occidentale ..•.• 1,690 466,228 5,042 1,484,409 
Japon .•.••.•..•.••....••. 9,808 2, 163,378 3,761 1,104,183 
Espagne .••.•..•....•.••• 2,222 707,431 
Autres pays •.•••..••..••• 90 19,492 4,331 1,231,351 

Total •.•.••....•....•..•• 95,867 21,858,039 129,065 40,665,666 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

EXPORTATIONS (fin) 
Rebuts de 2Iomb et 
d'alliages de 2lomb 
Etats-Unis ••......•••... 2,905 534,481 4,511 827,917 
France ...•.....••.•.... 1,149 206,890 
Belgique et Luxembourg •. 573 110, 145 1,075 265,406 
Yougoslavie ...........•• 823 814,736 
Italie •..•.•.....•..•... 54 14,051 561 123,629 
Pays-Bas ..•.•..•....•.• 753 249,486 352 95,493 
Allemagne occidentale ... 381 72,791 320 63,213 
Autres pays ..•..••.•••.• 612 97,581 409 92,994 

Total .....•..........•. 5,278 1,078,535 9,200 2,490,278 

Produits ouvres en Elomb, 
n.m.a. 
Etats-Unis ...•....•..•.• 1,520 510,833 894 418,401 
A llemagne occidentale .•. 100 34,300 
Jamaique ..........•..•• 92 31, 367 68 29,179 
Philippines ..•......••.• 174 58,859 63 23,183 
Italie ••.••..•..•.•..•... 50 8,267 
El Salvador .•.•..•....•. 46 14,609 
Panama ••.•..•.•....... 45 15,309 
Autres pays ...••..•..•.. 83 36,436 78 34,320 

Total •....•.....•.•..•. 1,869 637,495 1,344 577,568 

IMPORTATIONS 
Saumons, blocs et gre-
nailles de plomb ...•.... 73 26,462 71 35, 906 

Oxyde de plomb: litharge, 
minium, orange mineral . 1,528 469,890 1,185 478,082 

Produits ouvres en plomb, 
n.m. a .........•...••.•. 347 280,018 258 235, 714 

Total •.••.••.••.••..•... 1,948 776,370 1,514 749,702 



499 Plomb 

Tableau 1 (fin) 

1964 1965p 

Premi8re Seconde Total Premiere Seconde Total 
fusion fusion fusion fusion 

(tonnes courtes) (tonnes courtes) 

CONSOMMATION 
P lomb utilise ou 
servant a la fabri-
cation de: 
Plomb antimonial .•... 867 16,941 17,808 1,132 16,932 18,064 
Accumulateurs et 
oxydes pour accumu-
lateurs .............. 17,094 811 17,905 18, 967 1,338 20,305 

Gaines de cables •..... 4,559 1,582 6,141 4,500 2, 114 6,614 
Utilisations chimiques: 
ceruse, minium, Ii-
tharge, tetraethyle de 
plomb, etc .......... 16,251 1,958 18,209 17,537 2,065 19, 602 

A lliages de cuivre: 
laiton, bronze, etc ... 419 137 556 275 151 426 

Alliages de plomb 
Soudures ............. 1, 717 2,540 4,257 2,878 2,591 5,469 
Autres alliages, dont 

le metal antifriction, 
le metal a caracteres 
d'imprimerie, etc .... 198 2,070 2,268 354 1, 699 2,053 

Produits semi-ouvres: 
tuyaux, lames, si-
phons, coudes, blocs 
pour matage, muni-
tions, feuilles, tubes 
compressibles, etc •.. 9,485 3,790 13,275 11,256 3,753 15,009 

Autres alliages ........ 1,051 1,266 2,317 1,097 1,529 2,626 

Total .•..•....•..•.... 51,641 31,0954 82,736 57,996 32,1724 90,168 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lPiomb contenu dans les !ingots de base produits a partir de matieres premieres 
du pays ( concentres, scories, residus, etc.), plus le plomb recuperable con
tenu dans les minerals du pays et les concentres exportes, 2Plomb contenu 
dans les minerais et concentres de production canadienne. 3Plomb affine de 
premiere fusion provenant de toutes sources. 4y compris les rebuts de plomb 
refondus et les rebuts de plomb utilises pour la fabrication du plomb antimonial. 
p: preliminaire -: neant n. m. a. : non mentionne ailleurs 



TABLEAU 2 

Sommaire: production, commerce et consommation 
de plomb, 1956-1965 

(tonnes courtes) 

Production Exportations Importations 

Min era is 

Toutes et 
formesl Affine2 concentres Affine Total Affine3 Consommation4 

1956 188,854 147,865 49,974 79,633 129,607 105 75,882 
1957 181,484 142,935 44,167 84,541 128,708 1,507 71,583 
1958 186,680 132,987 54,081 92,351 146,432 1,668 69,769 
1959 186,696 135,296 53,726 92,252 145,978 1,810 65,935 
1960 205,650 158,510 51,336 96,449 147,785 620 72,087 
1961 230,435 171,833 70,967 117. 637 188,604 1,121 73,418 
1962 215,329 152,217 59,495 125,802 185,297 578 77,286 
1963 201,165 155,000 53,756 97,144 150,900 1,741 77,958 
1964 203, 717 151,372 80,357 95,867 176,224 73 82,736 
1965p 286, 811 186,484 106,964 129,065 236,029 71 90,168 

Source: Bureau federal de la statistique. 
1Plomb contenu dans les lingots de base produits a partir de matieres premieres du pays (concentres, scories, 
residus, etc.) plus le plomb recuperable contenu dans les minerais du pays et les concentres exportes. 2Plomb affine 
de premiere fusion provenant de toutes sources. 3Plomb en saumons et en blocs. 4consommation de plomb de 
premiere et de seconde fusion. 
p: preliminaire 

01 
0 
0 
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usines du nord-ouest des Etats-Unis. Les concentres de plomb produits dans 
l' Est du Canada ont ete expedtes a des fonderies de l' Europe et des Etats-Unis. 

Les exportations de minerai et de concentres, superieures d' environ 
33 p. 10'0 a celles de 1964, sont allees,dans une proportion de pres de 80 p. 100, 
aux Etats-Unis et en Belgique. Les exportations de metal ont augmente ega
lement, surtout vers les marches de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. 

La consommation de plomb de premiere et de deuxieme fusion au 
Canada a depasse de pres de 9 p. 100 celle de 1964. Cette augmentation est due 
surtout a !'utilisation croissante du plomb de premiere fusion dans la fabrication 
d'accumulateurs et leurs oxydes, d'articles semi-ouvres, de produits chimiques 
et de soudures de plomb allie. 

Les prix du plomb, etablis a 15. 5c. au Canada et a 16 c. aux Etats
Unis, sont demeures stables dans ces pays durant 1965. 
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1965 

Apres avoir termine son etude sur l'industrie du plomb et du zinc commencee 
en mars 1964, la Commission des tarifs des Etats-Unis a fait connartre ~u 
president en juin 1965 que la suppression du contingentement des importations 
de plomb et de zinc non ouvre ne causerait certainement pas de prejudice aux 
producteurs du pays, a moins que la demande mondiale de ces metaux ne vienne 
a diminuer considerablement par rapport aux quantites disponibles. Le 22 
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octobre 1965, le president promulguait I' abrogation immediate du reglement du 
contingentement des minerais et concentres de plomb et de zinc et, avec effet 
30 jours plus tard, celui du plomb et du zinc metal. Les tarifs d'importation 
sur le plomb et le zinc non ouvres n'ont pas ete modifies. Les contingents 
absolus, en vigueur depuis le 1er octobre 1958, equivalaient a 80 p. 100 de la 
moyenne annuelle des importations commerciales des Etats-Unis au cours de 
la periode quinquennale entre 1953 et 1957. Les quotas trimestriels imposes 
au Canada en vertu de ce contingentement etaient de 7, 960 tonnes de plomb 
metal et de 6, 720 tonnes de plomb contenu dans les minerals et concentres; ils 
ont ete entierement remplis durant les trois premiers trimestres de 1965. 

Au debut d'avril, le gouvernement des Etats-Unis a autorise la vente 
de 200, OOO tonnes courtes de plomb provenant du stock de ses reserves, dont 
50, OOO tonnes pour ses propres besoins. Des 150, OOO tonnes autorisees pour 
usage prive, 60, OOO tonnes ont ete mises en vente,desquelles 20, OOO tonnes 
ont ete vendues. Sur les 40, OOO tonnes restantes et mises en vente mensuel
lement a partir d'octobre, 16, 900 tonnes etaient vendues a la fin de l'annee. 
Pour le solde, soit 23, 100 tonnes, les ventes ont continue en 1966. Elles ont 
ete faites a des producteurs du pays et a des representants de producteurs 
etrangers, pour consommation aux Etats-Unis seulement. A la fin de 1965, la 
reserve nationale de plomb s' elevait a pres de 1, 300, OOO tonnes et etait entiere
ment en surplus des besoins normaux de guerre, le gouvernement jugeant inu
tile de maintenir des reserves. 

PRODUCTION ET CONSOMMA TION MONDIALES 

La production miniere de plomb du monde libre en 1965, a ete legerement plus 
elevee qu'en 1964 et a totalise 2, 240, OOO tonnes. La production croissante du 
Canada represente la majeure partie de cette augmentation, le complement 
vient d'un apport plus considerable de la Zambie, du Perou, des Etats-Unis et 
de la France. La production de plomb metal affine du monde libre en 1965, 
estimee a 2, 890, OOO tonnes, compte 60, OOO tonnes environ de plus que l'annee 
precedente. Le Canada, la Belgique et la Republique Sud-Africaine ont apporte 
les augmentations les plus importantes. Les Etats-Unis, passant de 850, OOO 
tonnes en 1964 a 808, OOO tonnes en 1965, ont accuse la plus forte baisse de pro
duction. 

La consommation de plomb du monde libre ne cesse d'augmenter et en 
1965 elle atteignait un nouveau sommet de plus de 3 millions de tonnes courtes. 
Aux Etats-Unis, oii les plus fortes quantites de plomb au monde sont utilisees, 
pres du tiers des concentres et du plomb metal exportes par le Canada en 1965 
a ete achete par eux, leur consommation a atteint 1, 090, OOO tonnes en 1965 
contre 1, 070, OOO en 1964. La majeure partie de cette hausse de consommation 
est attribuable aux plus grandes quantites de plomb employees dans la fabri
cation d'accumulateurs, de gaines de c§.bles, de minium et de litharge. Cer
tains usages, comme la production de plomb de matage, ont connu un declin. 

Examinant l'equilibre de l' offre et de la demande lors de sa reunion de 
novembre 1965, le Groupe international d'etudes du plomb et du zinc a signale 
que les approvisionnements en 1965 avaient ete accrus d'importations provenant 

de pays du Bloc communiste ainsi que par les ventes de stocks excooentaires 
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TABLEAU 3 

Production miniere de plomb du monde libre, 1964-1965 
(tonnes courtes) 

Australie ..•..•.....•...........•. 
Etats-Unis .•..•.•.............•.. 
Canada .......................... . 
Mexique ...•................•..... 
Perou .......................... . 
Yougoslavie ...............••..•.. 
Republique Sud-Africaine ...••.•. ,. 
Maroc ....................•...... 
Suede ....•.•.•........•.......•.. 
Espagne •..•.........•........... , 
Japon ..•..•....... , ......... , •..• 
Allemagne occidentale •.......•.... 
Italie .........•.•................ 
Zambie ...•.....•..•. , ...•..••..• 
Autres pays .....•..•.....•.....•. 

Total .....•...• , ....•............ 

1964 

413,300 
298,000 
209,500 
183,400 
179,700 
112, OOO 
105,500 

79,500 
72,000 
63,100 
59,600 
57,100 
36,800 
14,700 

200,100 

2,084,300 

Source: Le Groupe international d'etudes du plomb et du zinc. 

Plomb 

1965* 

398,000 
305,200 
303,500 

l87,800e 
l06,800e 
98,100 

73,200 
61,700 
60,600 
57,300 
37,700 
37,600 

2,239,300e 

*Les totaux indiques comprennent des estimations pour les pays dont nous ne 
connaissons pas la production . 
. . : non disponible e: estimatif 

du gouvernement des Etats-Unis. L'equilibre entre l'offre et la demande mon
diales en 1965 a presque ete etabli. Le Groupe d'etudes prevoit pour 1966 une 
augmentation plus marquee de la consommation ainsi qu'un accroissement 
constant de la production. Selon les donnees de la statistique dans le cas ou, 
en 1966, le gouvernement des Etats-Unis n'autoriserait pas le deblocage de 
stock de plomb de ses reserves et que le tonnage des importations en prove
nance des pays du Bloc communiste reste le meme qu'en 1965, l'equilibre entre 
l'offre et la demande se maintiendrait quand meme. 

MINES PRODUCTRICES 

La Cominco Ltfo a extrait 118, 791 tonnes de plomb de ses mines Sullivan, 
Bluebell et H. B. en Colombie-Britannique, soit pres de 40 p. 100 de la pro
duction totale de plornb du Canada en 1965. Bien que ses mines dans le sud-est 
de la Colombie-Britannique aient fonctionne sans interruption, la production de 
rninerai a baisse d' environ 15 p. 100 a la mine Sullivan, 13 p. 100 a la mine 
H. B. et Iegerement a la mine Bluebell. 

95188-33~ 
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PRINCIPAUX PRODUCTEURS 

American Smelting and Refining 9. Hudson Bay Mining and Smelting Co. , 
Company, Buchans Unit Limited (mine Chisel Lake) 

Magnet Cove Barium Corporation 10. Hudson Bay Mining and Smelting Co. , 
Brunswick Mining and Smelting Limited (mine Flin Flon) 

Corporation Limited 11. Aetna Investment Corporation Limited 
Heath Steele Mines Limited Canadian Exploration, Limited 
La Societe Miniere Cupra Ltee Cominco Ltee (mines 
Solbec Copper Mines, Ltd. Bluebell, H. B. et Sullivan) 
New Calumet Mines Limited Johnsby Mines Limited 
Manitou-Barvue Mines Limited London Pride Silver Mines Ltd. 
The Coniagas Mines, Limited Mastodon-Highland Bell Mines Limited 
Noranda Mines Limited, Reeves MacDonald Mines Limited 

Geco Division 12. United Keno Hill Mines Limited 
Willecho Mines Limited 13. Pine Point Mines Limited 
Willroy Mines Limited 

ATELIER D'EVAPORATION 

14. Cominco Ltee, Trail (fonderie et affinerie de plomb) 

Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent a ceux indiques sur la carte. 



Societe et emplacement 

Colombie-Britannique 
Aetna Investment Corporation 

Limitedl, mine Mineral King, 
Toby Creek 

Canadian Exploration, Limited 
mine Jersey, Salmo 

Cominco Ltee, mine Sullivan, 
Kimberley 

mine Bluebell, Riondel 

mine H. B. , Salmo 

Johnsby Mines Limited, S!lverton 

London Pride Silver Mines Ltd. 
mine Cork Province, Kaslo 

Mastodon-Highland Bell Mines 
Limited, Beaverdell 

Reeves MacDonald Mines Limited, 
Remac 

Yukon et Territoires du Nord-Quest 
United Keno Hill Mines Limited, 

mines Hector-Calumet, Elsa, 
Keno, district de Mayo (Yukon) 

Capacite 
de l'usine 

(t/j) 

500 

1,900 

10,000 

700 

1,200 

150 

100 

100 

1,200 

500 

TABLEAU 4 

Principaux producteurs de plomb au Canada en 1964-1965 

Tonnes de minerai Concentres de plomb 
traitees en 1965 Production de et minerai expedie 

(principaux metaux) minerai en 1965 directement en 1965 
Plomb Zinc Cuivre Argent (1964) (1964) 

% % % (o/t) (tonnes courtes) (tonnes courtes) 

... .. .. 145, 196 1,578 
(182, 958) (2,479) 

1. 06 3.54 - 377. 124 3,522 
(407, 062) (5, 700) 

.. .. - .. 2, 301, 071 101,091 
(2, 711, OOO) ( 106, 124) 

.. .. - .. 256,332 12,930 
(258, OOO) (11, 266) .. .. - .. 415,290 4, 770 
( 478, OOO) (4, 135) 

3. 9 4. 9 13.5 10,925 421 
(2,988) (94) 

2. 1 7.4 - 1. 9 26,019 540 
(6, 742) (148) 

.. .. - 27.92 23,213 316 
(25, 090) (303) 

1. 21 3. 65 .. 409,504 4, 119 
(379. 269) (3,972) 

7. 06 6. 22 - 33.25 146,850 9, 377 
(181, 849) ( 10, 876) 

Observations 

Pro jets de travaux d' explorations 
a trois niveaux dans un nouveau 
puits. 
Projets d'accroissement de forage 
afin de determiner le massif de 
minerai. 

Traitement de minerai de haute 
qua!ite de Pine Point. <:.n 
Travaux d'exploration poursuivis 0 

au 5eme niveau nord. <:.n 

Programme important d'exploration 
entrepris au-dessous et ~ I' est du 
gisement connu. 
Projets pour terminer l'exploi-
tation des cou!ees de minerai 
existantes. Aucun projet de nouveau 
traqage. 

Accroissement des travaux d' ex-
ploration souterrains. 
Programme d'exploration accelere; 
forage considerable au diamant. 

Le tonnage de mineral traite a ete "O 
inferieur en raison de la grave 0 
penurie de main-d'oeuvre specia!isee. s 

O" 



Tableau 4 (fin) 

Tonnes de mineral Concentres de plomb 
traitees en 1965 Production de et mineral expedie 

Capacite (principaux metaux) mineral en 1965 dlrectement en 19.65 
Societe et emplacement de l'usine Plomb Zinc Cuivre Argent (1964) (1964) Observations 

(t/j) % % % (o/t) (tonnes courtes) (tonnes courtes) 

Yukon et Territoires du Nord-Quest (fin) 
Pine Point Mines Limited, 5, OOO 22. 5 29. 1 . . 364, 1682 . . Le traitement du mineral a com-

Plne Point (T.N. --0.) 4. 27 7. 63 - . . 75,3563 . . mence vers la mi-novembre lors de 

la mise en route du concentrateur. 

Manitoba-Saskatchewan 
Hudson Bay Mining and Smelting 

Co. Limited, 
mine Flin Flan, Flin.Flan 

mine Chisel Lake, Snow Lake 

~ 
Noranda Mines Limited (Geco 

Division), Manitouwadge 
Willroy Mines Limited, 

Manltouadge 

Willecho Mines Limited, 
Lun-Echo, Man!touwadge 

Quebec 
The Coniagas Mines, Limited 

Bachelor Lake 
La Societe Miniere Cupra Ltee, 

mine Cupra, Stratford Place 

6,000 
traitees a 
l'usine 
centrale 
de Flin 
Flon 

3,300 

1,500 

minerai 
traite a 
l'exterieur 

500 

mineral 
tralte a 
l'exterieur 

0. 2 3. 2 2. 20 

0. 7 10.3 o. 59 

.. 4. 26 1. 97 

0.29 4.25 0.79 

0.19 4. 16 0.60 

0.52 8. 31 -

0.44 3. 18 3. 35 

0. 90 

1. 27 

2. 17 

1. 84 

1. 73 

3. 14 

1. 342 

873,934 
(789, 918) 

293,221 
(267. 630) 

1,326,400 
( 1, 299, 300) 

293,989 
(500, 151) 

283,259 

123,059 
(114, 459) 

82,427 
(-) 

1,262 Accroissement des travaux aux 
(1, 329) mines Osborne Lake et Anderson 

Lake; construction d'une instal-
lation de surface a la mine Anderson 
Lake. 

1,060 Fon9age du puits no 4 termine; 
(1, 745) convoyeur en cours de construction. 

619 Le traitement du mineral de la 
(377) societe Willecho a commence a 

l' us ine W illroy. 
382 La production normale a commence; 

le minerai est traite a l'usine 
voisine de la Willroy. 

606 
(607) 

5 La production a commence a la fin 
(-) de septembre; le trru;age en pro-

fondeur sera poursuivi. 

01 
0 
O"> 



Quebec (fin) 
Solbec Copper Mines, Ltd. , 

Stratford Place 

Manitou-Barvue Mines Limited, 
Val-d'Or 

New Calumet Mines Limited5, 
ile Calumet 

Nouveau-Brunswick 
Brunswick Mining and Smelting 

Corporation Limited, 
mine no 12, Bathurst 

Heath Steele Mines L!tnited7, 
Newcastle 

Nouvelle-Ecosse 
Magnet Cove Barium Corporation 

Walton 

Terre-Neuve 
American Smelting and Refining 

Company, Buchans Unit, Buchans 

Source: rapports des societes. 

1,500 0.56 4.36 1. 69 

l,300 0.43 4.48 

800 1. 66 6. 08 

4,500 3.96 9.51 0.30 

1,500 2.41 6.01 0.97 

125 3. 98 1. 7 0. 62 

1,250 7.53 13.37 1. 12 

1. 234 

2.85 

3.58 

2.76 

2. 61 

12.5 

4.24 

403,869 
(424, 127) 

168,8954 
(142, 925)4 

97,586 
(94, 823) 

1,657,519 
(777, 902)6 

(290, OOO) 

48,594 
(48, 927) 

366,000 
(383, OOO) 

1,832 
(1, 277} 

586 
(682) 

1,544 
(1, 581) 

4,679 
(5,570) 

1,737 
(1, 759) 

26,177 
(26, 064) 

Nouvelle exploration souterraine 
projetee. 

Etablissement d'un programme 
d'exploration par polarisation pro
voquee, suivi de forage s'il est 
justifie. 
Puits interne no 5 termine et de
couverte d'une nouvelle lentille de 
mineral a 2, 050 pieds. Projet de 
mise en valeur de la nouvelle len
tille et d'autres travaux de trac;age. 

Mine no 6 et concentrateur en cours 
de construction en vue d'une pro
duction journaliere de 2, 250 tonnes 
de mineral en ju in 19 66. 
Projette de foncer le pu!ts no 3 et 
d'exploiter le massif de minerai 
inferleur B. 

lEn septembre 1965, nom change de Sheep Creek Mines Limited en Aetna Investment Corporation Limited. 2Minerai de haute qualite expedle directement. 
3M:inerai traite depuis l'ouverture de l'usine a la ml-novembre. 4La Manltou-Barvue traite aussi du minei:;ai de cuivre. En 1965, elle a traite 283, 875 tonnes 
titrant O. 81 p. 100 de cuivre. 5Production pour les annees financieres terminees le 30 septembre. 6Production de l'usine au rythme normal au cours du 
deuxieme semestre de 1964 apres son ouverture en mars. 7La moitie environ de la capacite de l'us!ne de la Heath Steele est affectee au traitement du minerai 

c.n 
0 
-.J 

de cuivre provenant de la mine Wedge de la COMINCO. "O 
neant .. : non disponible. 0 s 

O" 
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A part la COMINCO, les principaux producteurs ont ete, par ordre 
decroissant de leur rendement: la Pine Point Mines Limited, a Pine Point 
(T.N. -0.); la Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited, qui a termi
ne sa premiere annee entiere de production pres de Bathurst (N. -B.); l'usine 
Buchans de !'American Smelting and Refining Company, a Terre-Neuve; et 
l'United Keno Hill Mines Limited, a Elsa (Yukon). La production miniere de 
l'United Keno Hill Mines Limited en 1965 a ete inferieure a celle de l'annee 
precedente, par suite d'une grave penurie d'ouvriers specialises. La production 
reguliere de minerai, depuis le debut de 1965 a Pine Point (T. N. -0.), et celle 
de l'usine de traitement commencee vers la mi-novembre ont contribue consi
derablement aux resultats interessants obtenus dans l'annee, en produisant plus 
du quart de la production canadienne de plomb en 1965. 

Les autres producteurs comprenaient la Canadian Exploration, Limited 
et la Reeves MacDonald Mines Limited, dans la partie sud-est de la Colombie
Britannique, et la Heath Steele Mines Limited, a 32 milles environ au nord
ouest de Newcastle (N. -B.). En plus de la Pine Point Mines Limited, la pro
duction normale a commence en 1965 aux mines de la Willecho Mines Limited, 
pres de Manitouwadge (Ont.), dont le minerai a ete traite a l'usine voisine de la 
Willroy Mines Limited, et de la Societe Miniere Cupra Ltee, a Stratford Place 
(Quebec), dont le minerai transporte par camion a ete traite a l'usine de la 
Solbec Copper Mines, Ltd. situee a deux milles et demi environ. Aucune mine 
productrice de plomb de quelque importance n'a ete fermee en 1965. 

AUTRESPROGRES 

Yukon 
L'exploration en 1965 a connu une activite sans precedent dans les 

quatre regions minieres du Yukon. La decouverte par la Dynasty Explorations 
Limited d'un gisement tres prometteur de plomb-zinc dans la region de Vangorda 
Creek, district minier de Whitehorse, a declanche le plus grand afflux de jalon
neurs que le Yukon ait connu depuis nombre d'annees. Entre avril 1965 et la 
fin de janvier 1966, l'enregistrement de plus de 9,"ooo claims mineraux repre
sente un total superieur a celui des claims inscrits au cours des trois annees 
precedentes. La Dynasty Explorations Limited et la Cyprus Mines Corporation 
de Los Angeles (Californie) ont forme l'Anvil Mining Corporation Limited afin 
de poursuivre l'exploration de leur propriete. Les travaux de forage poursuivis 
jusqu'a la fin de l'annee ont indique des reserves considerables de minerai 
titrant plus de 8 p. 100 de plomb-zinc combine susceptibles d'Mre exploitees 
a ciel ouvert. 

Aucune nouvelle exploration n'a ete faite en 1965 sur la propriete de la 
Vangorda Mines Limited, situee egalement dans la region de Vangorda Creek. 
Les reserves probables de ce gisement de plomb-zinc-cuivre-argent-or demeu
rent aux environs de 9,400,000 tonnes. La Vangorda Mines est regie par la 
Kerr Addison Mines Limited qui, au cours de forages au diamant sur un autre 
groupe de claims pres de Swim Lake, a six milles environ au sud-est de la 
propriete de Vangorda, a decele une zone de mineralisation sulfuree de qualite 
comparable au minerai de cette derniere. Nombre d'autres societes, syndicats 
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et particuliers detiennent des claims dans la region de Vangorda OU ils comptent 
poursuivre ou entreprendre des travaux d'exploration en 1966. 

Territoires du Nord-Quest 
Apres la construction de la voie ferree du Grand lac des Esclaves 

terminee a l'automne de 1964, la Pine Point Mines Limited, societe filiale de la 
Cominco Ltee et premiere productrice de plomb-zinc dans les Territoires 
du Nord-Quest, a fait ses premieres expeditions de mineral. Le gisement se 
trouve sur la rive sud du Grand lac des Esclaves a Pine Point. Les reserves 
de mineral a la fin de 1965 etaient estimees a 21 millions '3t demi de tonnes 
titrant en moyenne 4 p. 100 de plomb et 7. 2 p. 100 de zinc. Au cours de 1965, 
la Pine Point Mines a expedie aux usines de Trail et de Kimberley (C. -B.) de 
la Cominco et a la Bunker Hill Company a Kellogg (Idaho) 364, OOO tonnes de 
minerai de haute qualite, titrant 22. 5 p. 100 de plomb et 29. 1 p. 100 de zinc. 
Vers la fin de novembre 1965, le concentrateur de Pine Point, d' une capacite 
journaliere de 5, OOO tonnes, a commence le traitement du minerai et, au cours 
de l' annee, a traite 75, 356 tonnes d' une teneur moyenne de 4. 27 p. 100 en 
plomb et de 7. 63 p. 100 en zinc. Les concentres de plomb et ceux de zinc ont 
ete expecttes aux fonderies de la Cominco a Trail OU la soctete entend desormais 
continuer ses envois de minerai brut a haute teneur et ses concentres en 1966. 

Vers la fin d'octobre 1965, la Pyramid Mining Co. Ltd. a annonce la 
decouverte d'un important gite de mineral sur ses claims voisins de ceux de la 
Pine Point Mines Limited. Les premiers sondages effectues aux environs de 
deux anomalies ont indique des reserves considerables de minerai titrant en 
moyenne 2. 5 p. 100 de plomb et 8 p. 100 de zinc. Un bon nombre d'autres so
cietes possectent des claims dans la region de Pine Point et la plus grande partie 
du terrain dans le voisinage immediat de la Pine Point Mines Limited a ete 
jalonnee. Ces terrains avaient atteint divers degres d'exploration a la fin de 
l'annee mais peu d'entre eux avaient encore fait l'objet de forages au diamant. 
De vastes programmes d'exploration sont envisages pour la region en 1966 et 
il existe d'·excellentes possibilites de decouvrir de nouveaux gisements de zinc
plomb. 

En vertu d'un accord avec la Bankeno Mines Limited, la COMINCO a 
effectue des forages au diamant et des travaux d'exploration sur la propriete de 
cette societe situee sur la Petite ile Cornwallis dans l' Arctique canadien. Trois 
zones mineralisees ont ete circonscrites et la COMINCO estime que l'une d'elles 
renferme au moins 900, OOO tonnes de mineral de plomb-zinc titrant en moyenne 
13 p. 100 de zinc et 2 p. 100 de plomb. Lestravauxd'explorationse poursuivaient. 

Colombie-Britannique 
La Western Mines Limited a termine ses plans d'amenagement de la 

mine Lynx pour sa mise en exploitation vers le milieu de 1966. Un concentrateur 
d'une capacite journaliere de 750 tonnes etait en construction sur la propriete 
situee a Myra Falls, dans le district d'Alberni (ile Vancouver). Les reserves 
prouvees et probables de minerai de la mine Lynx au 30 septembre 1965. etaient 
totalisent 1, 932, OOO tonnes titrant 10. 05 p. 100 de !line, 1. 09 p. 100 de plomb, 

95188-34 
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2. 24 p. 100 de cuivre, 2. 58 onces d'argent et 0. 064 once d' or la tonne. En 
novembre 1965, la Giant Mascot Mines, Limited, apres un accord de partage 
a 60:40 avec la Copper Soo Mining Company Limited, a decide de reprendre 
!'exploitation de l'ancienne mine Estella, pres de Cranbrook, au rythme jour
nalier de 100 tonnes. Les deux societes ont constitue la Giant Soo Mines Limited 
pour diriger les travaux d' exploitation. 

La Ventures Mining Ltd. a explore un gisement possible d'argent
plomb-zinc-cuivre a 20 milles a l'est de Cassiar. La Bralorne Pioneer Mines 
Limited a conclu une entente avec la Silbak Premier Mines, Limited pour l'ex
traction du mineral restant de la mine de plomb-zinc-argent de cette derniere 
dans la region du canal de Portland; l'usine a ete remise en marche a la fin de 
1965. 

Saskatchewan 
Un accord est intervenu vers la fin de 1965 entre la Share Mines & 

Oils Ltd. et la Western Nuclear Inc. , de Denver (Colorado), aux termes duquel 
cette derniere financerait l'exploitation du gisement de metaux communs et 
precieux de la Share (groupe de claims Par) dans la region du lac Hanson a 45 
milles environ a l'ouest de Flin Flon (Man.). Les reserves de minerai ont ete 
estimees a 253, OOO tonnes titrant en moyenne 11. 42 p. 100 de zinc, 8. 08 p. 100 
de plomb, 0. 61 p. 100 de cuivre, 4. 74 onces d'argent et 0. 03 once d'or la tonne. 
Le projet prevoit une production journaliere de 200 a 300 tonnes de mineral. 

Ontario 
La Golsil Mines Limited a poursuivi le trac:;:age de son gisement 

d'argent-or-plomb-zinc dans la region de Favourable Lake, a 100 milles envi
ron au nord de Red Lake. Les sondages en surface ont revele 600, OOO tonnes 
environ de minerai d'une teneur moyenne de 7. 81 onces en argent et 0. 18 once 
en or la tonne, 2. 06 p. 100 en plomb et 2. 99 p. 100 en zinc. La societe songeait 
a exploiter le gisement a l'aide d'un concentrateur d'une capacite de 500 tonnes 
par jour si les resultats de nouveaux travaux de forage en surface et de trac:;:age 
souterrain le justifient. La Texas Gulf Sulphur Company a poursuivi l'amena
gement d'une mine a ciel ouvert et la construction d'un concentrateur pour ex
ploiter son vaste gisement de zinc-cuivre-argent pres de Timmins. En plus de 
concentres de zinc et de plomb, la societe recuperera annuellement comme 
sous-produit des concentres de plomb renfermant environ 10, OOO tonnes de 
plomb. 

Nouveau-Brunswick 
En 1965, la Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited, qui 

a commence a produire en mars 1964, a fait une premiere annee complete 
d'exploitation a sa mine no 12 et a son usine pres de Bathurst d'une capacite 
journaliere de 4, 500 tonnes. Elle a poursuivi la construction a l' emplacement 
m~me de la mine n° 12 d'un nouveau concentrateur d'un potentiel journalier de 
2, 250 tonnes, pour traiter le minerai de zinc-plomb-cuivre provenant de sa 
mine no 6 oil approximativement douze millions de tonnes titrant en moyenne 
5. 63 p. 100 de zinc, 2. 25 p. 100 de plomb, 0. 46 p. 100 de cuivre et 1. 91 once 
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d'argent la tonne se pretent a l' extraction a ciel ouvert. La societe espere 
commencer le traitement du minerai de la mine n° 6 vers la fin de juin 1966. 
A la Pointe Belledune, a environ 20 milles au nord de Bathurst, l'East Coast 
Smelting and Chemical Company Limited, societe filiale appartenant a la 
Brunswick, poursuivait, pour etre terminee en aoO.t 1966, la construction d'un 
haut-fourneau a zinc et a plomb utilisant le procede Imperial ainsi qu'une ins
tallation auxiliaire a l'acide. 

La Heath Steele Mines Limited effectuait des preparatifs pour le fon9age 
d'un nouveau puits en vue de I' exploitation du gfte B de sa mine de plomb-zinc
cuivre a 40 milles environ au nord-ouest de Newcastle. Ce programme d'expan
sion a pour but de doubler la production de mineral d'ici a 1968. 

Les travaux d'exploration et de tra9age souterrain ont continue sur la 
propriete New Larder "U" de la Key Anacon Mines Limited, a 10 milles a l'est 
de la mine no 12 de la Brunswick. La societe a entrepris des essais metal
lurgiques et d'exploitation preliminaire et songe a construire une usine d'une 
capacite journaliere de 1, OOO tonnes. L' estimation des reserves probables de 
minerai au ·1er aoO.t 1965 dans la zone no 2 sises au-dessus du niveau de 1, 300 
pieds donnait, en tenant compte des steriles, 1, 500, OOO tonnes titrant en moyen
ne 2. 95 p. 100 de plomb, 7. 23 p. 100 de zinc, 0. 32 p. 100 de cuivre et 3. 05 
onces d'argent a la tonne. La Nigadoo River Mines Limited, societe filiale du 
groupe Sullivan, a poursuivi ses travaux de tra9age souterrain et en surface a 
son gisement de metaux communs de comte de Gloucester, dans la region de 
Bathurst. Les reserves probables de minerai atteindrait pres d1un million et 
demi de tonnes; la societe a !'intention de construire un concentrateur d'un 
potentiel journalier de 1, OOO tonnes qui commencerait le traitement du minerai 
au debut de 1967. 

Le gisement de metaux communs de la Restigouche Mining Corporation, 
Ltd., sis a 70 milles envii-on a l'ouest de Bathurst, propriete conjointe de la 
Teck Corporation Limited et de la New Jersey Zinc Company, a ete explore 
activement. Des travaux de tra9age executes anterieurement avaient indique 
environ trois millions de tonnes de mineral titrant 12 p. 100 de plomb et zinc 
combines et renfermant de moindres quantites d'or, d'argent et de cuivre. La 
societe a fait une etude pour la construction, au printemps 1966, d'un concen
trateur d'une capacite de 1,000 tonnes par jour. L'Anaconda Company (Canada) 
Ltd. a poursuivi a son gisement de zinc-plomb-cuivre Caribou pres de Bathurst, 
ses travaux d'exploration et de forage au diamant. 

Nouvelle-Ecosse 
En 1965, plusieurs societes minieres ont explore activement diverses 

regions de la province et un nombre sans precedent de permis miniers ont ete 
delivres. Pres des deux tiers des regions explorees sont situes sur l'fle du 
Cap-Breton. Diverses societes ont fait jalonne environ 400 milles carres du 
plateau du Cap-Breton, juste au sud du pare national des Hautes terres du Cap
Breton. Vers la fin de 1965, dans le comte d'Inverness, a 7 milles environ du 
port de Cheticamp, la Barrington Exploration Corporation Limited a decouvert 
un gisement de plomb-zinc-argent. La prospection en surface devait etre suivie 
de forages au diamant au printemps. La decouverte de la Barrington a attire 

95188-34~ 
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de nombreux jalonneurs et plusieurs societes ont commence 1' exploration de 
leurs claims. 

USAGES 

Le plomb trouve toujours ses utilisations principales dans la fabrication d'accu
mulateurs, de produits chimiques, de plomb antimonial et de produits semi
finis; ces emplois ont absorbe plus de 80 p. 100 du plomb de premiere et de 
deuxieme fusion consomme au Canada en 1965. 

Une combinaison extraordinaire de propri8tes chimiques et mecaniques 
a valu au plomb une grande variete d'applications industrielles. C'est un metal 
mou, ductile, malleable, facile a travailler, possedant une haute densite, un 
point d'ebullition eleve, un bas point de liquefaction, une bonne resistance a la 
corrosion et d'un alliage facile avec un grand nombre d'autres metaux. 

Le plomb sert principalement a la fabrication d 'accumulateurs, de gaines 
de cables, de pigments etcomme additif a !'essence pour augmenter son indice 
d'octane et reduire le cognement du moteur. 11 est tres employe aussi dans la 
fabrication de recipients pour liquides corrosifs, de divers genres antifrictions 
a base de plomb, de soudures et d'alliages a caracteres d'imprimerie, de 
materiaux de matage, de munitions, de pieces de plomberie telles que tuyaux, 
conduites de vidange et coudes ainsi que de tubes compressibles. Des quantites 
moins elevees sont utilisees dans la fabrication de ceramique, d'insecticides, 
de caoutchouc et dans le raffinage du petrole. 

En raison de ses qualites insonorisantes, le plomb est employe de plus 
en plus dans le batiment pour l'insonorisation des edifices; il semble devoir 
trouver ses principales utilisations dans les revetements de plafonds, les portes, 
les panneaux a cloisons et les cloisons amovibles dans la construction commer
ciale et residentielle. Dans le domaine connexe de l'amortissement des vibra- · 
tions, l'industrie du batiment emploie couramment des coussinets de plomb et 
d'amiante dans les fondations d'edifices commerciaux, d'ht>tels et d'immeubles 
a appartements exposes aux fortes vibrations provoquees par la prbximite de 
trains, de metros, etc. Ses proprietes insonorisantes, le font employer ega
lement dans le montage de divers genres d'appareils, comme les systemes de 
climatisation, les presses d'imprimerie et les machines a laver commerciales. 

Parmi ses usages divers, le plomb sert au lestage des navires, a 
l'equilibrage des roues, au recouvrement des toitures, aux revetements d'enduits 
de plomb; il entre dans divers alliages et aciers plombes ainsi que dans le 
ferrite de plomb pour aimants permanents dans les petits moteurs electriques. 
Un nouveau deboucM important a ete cree grace a !'utilisation de composes 
organometalliques de plomb dans les huiles de graissage, les enduits antipu
trides du bois au contact de l'eau, les biocides, les fongicides, les insecticides, 
les pigments preservatifs et les agents de vulcanisation du caoutchouc. Un 
autre emploi assez recent du plomb reside dans la fabrication des ecrans de 
protection contre les rayons gamma dans les sous-marins et vaisseaux a 
propulsion nucleaire, les stations thermonucleaires, et des contenants servant 
au transport de substances radio-actives. 
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TABLEAU 5 

Consommation de plomb aux Etats-Unis selon l'usage 
(tonnes courtes) 

Accumulateurs .•...................•..•. 
Additifs antidetonants a l' essence ...•...•.. 
Pigments ..............••.•............. 
Soudure, metal d I imprimerie, metal 

plombe et metaux antifrictions .•......... 
Munitions et tubes a p§.tes ............... . 
Matage •.............•......•.......•... 
Enveloppes de c§.bles .......•.•..•......•. 
Feuilles et tuyaux .............•......... 
Divers ..•..........•...........•.....•. 
Consommation non specifiee (estimative) ... 

Total •..............•..........•...... :. 

1964 

429,348 
223,466 
103,636 

120,923 
71,397 
73,628 
56,225 
50,085 
73,430 

1,202,138 

Plomb 

l965p 

446,672 
225,203 
105,433 

119, 233 
67,581 
63,239 
59,605 
44,726 
66,365 
23,200 

1,221,257 

Sources: Mineral Industry Surveys du Bureau of Mines des Etats-Unis; aussi 
des Etats-Unis: Lead Industry, janvier 1966. 
p: preliminaire -: neant 

Le plomb affine se vend en plusieurs qualites classees suivant la teneur 
en impuretes sous forme d'argent, de cuivre, d'arsenic, d'antimoine, d'etain, 
de zinc, de fer et de bismuth. Les trois principales qualites sont: corrosive, 
ordinaire et chimique. La qualite corrosive est la plus pure et sert princi
palement a la fabrication de pigments, d'oxydes pour accumulateurs et de 
plomb tetraethyle. Le plomb ordinaire est employe surtout dans la construc
tion industrielle et residentielle et celui de qualite chimique resistant mieux 
au gonflage et a la corrosion, convient parfaitement aux enveloppes de c§.bles. 

RECHERCHES 

Dans le cadre d'un programme de recherche a long terme que poursuit la 
Direction des mines, au ministere des Mines et des Releves techniques, a 
Ottawa, Sur les proprietes fondamentales des metaux en fusion, des techniciens 
ont mesure la viscosite, la tension superficielle et la densite du plomb, de 
l'etain et des alliages plomb-etain. Ils ont aussi determine la densite de 
!'indium et des alliages plomb-etain. 

Pour ces travaux, ils ont employe les memes appareils et les memes 
techniques que pour les etudes du zinc et des alliages de zinc. 

PRIX 

Le prix canadien du plomb, franco depart Toronto et Montreal, est demeure 
toute l'annee 1965 a 15. 5c. la livre. Le prix americain du plomb ordinaire, 
franco depart New York, est reste stable a 16c. la livre. Le prix de vente au 
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comptant et a terme a la Bourse des metaux de Londres a varie au debut de 
l'annee entre 16. 6c. et 2lc. (Can.) la livre pour decline graduellement jusqu'a 
12. Sc. la livre le 8 juillet et remonter ensuite a 15c. la livre a la fin de l'annee. 

TARIFS DOUANIERS 

Les droits de douane du Canada et des Etats-Unis en 1965 etaient les suivants: 

CANADA 
Minerais et concentres de plomb 
Plomb de rebuts, en saumons et 

en blocs, la livre 
Plomb en barres et feuilles 
Metal antifriction et metal 

d'imprimerie, en blocs, 
barres, plaques et feuilles 

ETATS-UNIS 

P lomb et concentres de plomb* 
Plomb en !ingots, scories et 

rebuts** 
Autres formes de plomb non 

ouvre** 

Tarif de Tarif de la 
preference nation la plus Tar if 
britannique favorisee general 

en franchise en franchise en franchise 

1/2c .. l/2c. le. 
10% 10% 25% 

10% 20% 20% 

(en cents la livre) 

3/ 4c. la llvre de plomb contenu 

1. 0625c. sur 99. 6% de plomb contenu 

1. 0625c. la livre de plomb contenu 

*Sous reserve des contingents trimestriels d'importation jusqu'au 22 octobre 
1965. **Sous reserve des contingents trimestriels d'importation jusqu'au 
21 novembre 1965. 
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La potasse 

C.M. BARTLEY* 

MINERAUX POTASSIQUES ET LEUR PROVENANCE 

Le terme "potasse", applique aux substances contenant du potassium en quantites 
utilisables, derive du mot allemand "Pottasche" (cendres de pot), car autrefois 
le potassium etait obtenu par lessivage des cendres de bois dans des pots de fer. 
En 1857 les mineraux potassiques solubles trouves dans les g1tes de sel d' Alle
magne ont ete reconnus comme possedant des principes fertilisants; depuis lors, 
ils servent de source de potassium dans les engrais et entrent dans la fabrication 
des produits chimiques. La teneur en potassium du mineral est exprimee en 
quantite de K20 car originairement on croyait le potassium utilisable seulement 
sous cette forme comme engrais. La tendance actuelle a fabriquer des engrais 
a haute teneur en elements chimiques rend cet usage incommode du fait que les 
valeurs nutritives depassent parfois 100 p. 100. L' industrie des engrais songe 
done A indiquer comme pour l' azote les valeurs nutritives de la potasse et du 
phosphate en pourcentage de potassium (K) et de phosphore (P), plutt>t qu' en 
K20 et P205. 

Les mineraux potassiques courants les plus utilises, dont la formule 
chimique et la teneur en potassium sont exprimes en K20 et en K, sont les 
suivants: 

> 
Pourcentage 

Mineral Formule Equivalent de K20 K 
Sylvine KCl 63.3 52 
Carnallite KC 1. MgCl 26H20 17.0 14 
Langbeinite K2S042MgS04 22.0 19 
Kainite KC l. MgS043H20 18.9 13 
Salptltre KN03 46.5 39 

Les mineraux estimes pour leur teneur en potassium se presentent pres -
que toujours sous la forme de dept>ts stratifies d' evaporites associes au sel 
(NaCl), ou encore a l'etat de saumure naturelle (comme dans lamer Morte), ou 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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les sels solubles sont concentres par evaporation rapide. Les principales sources 
de potasse sont les formations d' evaporites que des sediments ont recouvert 
aprl:ls leur deptt leur assurant une protection contre la dissolution par les eaux 
de surface. D' importants gisements de mineraux potassiques ont ete decouverts 
en Allemagne, en France, en URSS, en Espagne, aux Etats-Unis et, plus recem
ment, en Saskatchewan. 

De la potasse est recuperee des eaux du lac Searles, en Californie. 
Israel en extrait aussi des eaux sallies de la mer Morte, et la Jordanie songe ll. 
suivre cet exemple. Des venues d' eau sallie dans le desert Sechura du Perou 
ont aussi ete examinees comme sources possibles de potasse. 

POTASSE AU CANADA ET AILLEURS 

Depuis la premil:lre tentative de recuperation de potasse en 1951 prl:ls d' Unity en 
Saskatchewan, l' intlir~t et l' activite minil:lre ont varie suivant les probll:lmes 
rencontres et leurs solutions, et selon les fluctuations de la demande et de la pro~ 
duction d' engrais d' une annee ll. l' autre. La production a commence en 1958 ll. la 
mine de la Potash Company of America (PCA), ll. Saskatoon, mais en 1959 les 
travaux d' exploitation ont dO. Mre suspendus afin d' effectuer des travaux pour 
colmater des fuites d' eau pass ant ll. travers la paroi du puits. En 1962, l' Inter
national Minerals & Chemical Corporation (Canada) Limited (IMC) a commence 
la produution ll. Esterhazy; des agrandissements subsequents ont porte sacapacite 
de production ll. deux millions de tonnes par annee. L' achl:lvement et la mise en 
exploitation de l' usine d' extraction par dissolution de la Kalium Chemicals 
Limited ll. Belle Plaine, en 1964, et la reprise de la production ll. l' usine de la 
Potash Company of America, dans la region de Saskatoon, au debut de 1965 ont 
porte la capacitli annuelle de production du Canada ll. 3, 200, OOO tonnes. 

L' installation d' une nouvelle mine et raffinerie par l' IMC prl:ls d' Ester
hazy et les travaux d' amenagement realises par cinq autres socilites en 1965 
porteront la capacite annuelle de production ll. 6, 700, OOO tonnes d' ici la fin de 
1968 et ll. 10 millions de tonnes en 1970. De plus,plusieurs installations sont 
actuellement ll. diverses etapes de preparation, bien que les projets de construc
tion n' aient pas encore etli annonces. Deux autres socilites auraient pris des 
decisions sur des projets qui ajouteraient ll. leurs installations une capacite 
suppllimentaire de deux millions de tonnes d' ici 1970, et plusieurs autres socilites 
projettent des travaux de mise en valeur aprl:ls cette date. 

La rapide expansion de l' industrie de la potasse au Canada peut ~tre 
attribuee ll. deux facteurs principaux. L' un d' eux concerne l' urgente necessite 
d' accrottre la production alimentaire dans le monde en raison de l' augmentation 
rapide des populations, surtout en Asie, en Afrique et en Amerique du Sud, ou 
il est de plus en plus difficile de maintenir un minimum de reserves alimentaires 
essentielles. L' autre est la raretli de grands gisements potassiques ll. haute 
teneur dont beneficie ceux de la Saskatchewan actuellement reconnus parmi les 
plus vastes et les plus riches en mineraux potassiques. La possibilite d' extrac
tion par puits atteignant une profondeur d' environ 3, 500 pieds, comme le prati
que l' IMC et la PCA, ou par le procede de dissolution qu' emploie la Kalium 
Chemicals Limited, en trl:ls grands nombres et ll. des prix de revient trl:ls 
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TABLEAU 1 

Potasse: production et importations 

PRODUCTION (expeditions), 

Tonnes 
courtes 

1964 

$ 

contenu en K20 · · · · ........ · 858, 351 31, 161, 954 

IMPORTATIONS 
Engrais potasses 

Chlorure de potassium 
Etats-Unis ................. . 
Allemagne occidentale ...... . 
France •......•............. 
URSS •...............•..... 

Total ....•.........••.•.•.. 

Sulfate de potassium 
Etats-Unis ..•••.•••..••..•.• 
Italie ~ .......•..•.....•.... 
France •••.................• 

Total. ..................... . 

Engrais potasses, non 
specifies ailleurs 

Etats-Unis ....•............ 

Total, engrais potasses ..••.. 

Produits chimiques potasses 
Carbonate de potassium .... . 
Hydroxyde de potassium .... . 
Nitrates de potassium ...... . 

Total, produits chimiques 
potasses .............•...•. 

43,450 
7,850 
9,126 
6,612 

67,038 

12,050 
3,100 
4,408 

19,558 

6, 203 

92,799 

659 
1,825 

884 

3,368 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire -· neant 

1, 184, 838 
245, 783 
284,405 
239,920 

1,954,946 

485,410 
169,161 
170,127 

824,698 

105,522 

2,885,166 

116,698 
337,305 
133,272 

587,275 

1965p 
Tonnes 
courtes $ 

1,430,000 54,400,000 

30,913 
16,347 

6,553 

53,813 

15,054 
3,517 

22 

18,593 

9,051 

81,457 

565 
1,814 
1,465 

3,844 

919,590 
510,720 
190,179 

1,620,489 

614,436 
161,174 

993 

776,603 

154,472 

2,551,564 

102,502 
340, 375 
196,977 

639,854 
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TABLEAU 2 

Consommation de potasse* 
(tonnes courtes) 

Chlorure de potassium 
Engrais et produits chimiques .. 
Autres ...................... . 

Total ................•....... 

1963 

158,261 
702 

158,963 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1964 

191,577 
747 

192,324 

*Donnees disponibles e: estimatif .. : non disponible 

1965 

236,700e 

236,700e 

interessants, indique nettement la rentabilite de ces exploitations. Plusieurs 
autres facteurs ont exerce une influence favorable sur l' exploitation de la 
potasse. Le Canada est une region propice aux investissements importants 
en raison d' une legislation mini~re et fiscale favorable; il disposed' amples 
ressources energetiques, de bons moyens de transport ainsi qu' un personnel 
technique experimente. En outre, il beneficie de la proximite des Etats-Unis, 
le plus grand marcM actuel de potasse, et gra.ce 1l ses vastes gisements il 
poss~de une situation preponderante pour approvisionner dans le futur les im
menses marches de l' Asie, de l' Amerique du Sud et de l' Oceanie. Pour ces 
raisons, l'industrie canadienne de la potasse semble appelee 1l jouer dans le 
monde un rble de premier plan. 

PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION 

La production canadienne de potasse en 1965 a atteint 2, 260, OOO tonnes ou 
1,430, OOO tonnes d'equivalent de K20, estimee 1l plus de 54 millions de dollars. 
La production de l' IMC a augmente par suite d' une capacite accrue, la PCA a 
repris sa production au milieu de 1965 apr~s plusieurs annees de travaux de 
reamenagement de son puits et de son affinerie, et la Kalium Chemicals Limited 
a fonctionne toute l' annee alors qu' en 1964 son activite n' avait ete que de quel
ques mois. 

Le volume et la valeur des importations d' engrais potassiques ont 
diminue en 1965 et l' ensemble des importations de potasse a baisse, bien que 
la quantite et la valeur des produits chimiques derives de la potasse aient aug
mente quelque peu. 

Les chiffres officiels des exportations de potasse canadienne n' ont pas 
encore ete publies du fait que seuls deux producteurs ont ete actifs toute l' annee 
1965; toutefois, les informations sur les importations de pays etrangers indi

quent que le Canada a fait des expeditions importantes aux ftats-Unis et au Japon, 
un peu moindres mais tout de m~me appreciables a plusieurs autres pays. 

La consommation de potasse au Canada augmente constamment et, en 
1965, elle atteignait environ 236, OOO tonnes de produit (KCl). 
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GISEMENTS DE L' OUEST DU CANADA 

En Saskatchewan, les mineraux potassiques ont ete decouverts un peu apr~s 1940 
dans les carottes des forages petroliers. Des explorations subsequentes ont 
indique l' etendue et la richesse des gites et provoque l' inter~t de nombreuses 
societes h leur exploitation. Les premiers essais d' extraction des minerais 
potassiques ont eu lieu pr~s d' Unity en 1951. 

Les mineraux potassiques forment au minimum trois couches continues 
et uniformes disposees dans la partie superieure de la vaste formation d' evapo
rites des Prairies, de l' lige du Devonien moyen. La formation se presente comme 
une immense ecuelle sous-jacente qui s' etend au sud de la Saskatchewan et 
h quelques secteurs voisins du Manitoba et de l' Alberta. Elle s' incline un peu 
vers le sud-ouest et sa bordure nord, peu profonde, gtt h une profondeur de 
2,500 h 3,500 pieds. Vers le sud, la profondeur atteint jusqu'h 5,000 pieds h 
Regina et 7, OOO pieds h la fronti~re canado-americaine. La formation Blairmore, 
constituee d' une couche de schistes interstratifies et de sables fins aquiRlres, 
est probablement la mieux connue de la serie stratigraphique en raison des 
difficultes creees par sa haute pression d' eau au forage de puits d' extraction. 
Les evaporites des Prairies consistent surtout en sel con.centre par l' evaporation 
d'une ancienne mer; les zones potassiques resultent de la derni~re precipitation 
des mati~res les plus solubles. Les mineraux potassiques sont ainsi associes 
au sel et sont recouverts par une variete de roches sedimentaires allant de 
moraines glaciaires au calcaire. 

EXPLOITATIONS DE MINERAUX POTASSIQUES AU CANADA 

SASKA TC HEW AN 

International Minerals & Chemical Corporation (Canada) Limited 
Cette societe, principal producteur de potasse au Canada, a poursuivi 

activement son programme de mise en valeur et d' expansion en 1965. Elle a 
porte en juillet la capacite annuelle de production de son usine K-1, de Yarbo, 
h l, 600, OOO tonnes de produits finis et h deux millions en find' an.nee. Le 
forage du puits de l'usine K-2 h Cutarm situe six milles plus loin, avait franchi 
la formation Blairmore h la fin de l' annee et la societe esp~re atteindre la 
couche de potasse en juin 1966. La raffinerie etait en voie de construction h la 
fin de 1965. L' usine K-2 aura un rendement annuel initial d' un million de tonnes 
de produits finis; toutefois les plans prevoient des agrandissements suceptibles 
de porter la production h deux millions et demi de tonnes. 

Outre son programme d' expansion dans le domaine de la production, la 
societe a reduit ses frais de transport et augmente l' efficacite de son organisa
tion d' expeditions en inaugurant un transport h plein de potasse h l' aller et de 
phosphate au retour entre Vancouver et Tampa (Floride). D' importantes car
gaisons de potasse en vrac quittent Vancouver reguli~rement et des entrept>ts 
construits en Floride permettent de reduire la duree du voyage aller-retour. 
La soc!ete construit aussi des entrepots h Rotterdam (Pays-Bas), 
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Kalium Chemicals Limited 
En aont 1965, la socHite a fait pour la premi~re fois une annee enti~re 

d' exploitation de son usine d' extraction par dissolution pr~s de Belle Plaine, a 
30 milles al' ouest de Regina. La societe a ete formee par les societes Armour 
& Company et Pittsburgh Plate Glass Company apr~s plusieurs annees d' essais 
de methodes d' extraction par dissolution au Canada et aux Etats-Unis. En 1961, 
une usine pilote construite en Saskatchewan avait fonctionne pendant deux ans 
environ. L' usine commerciale de Belle Plaine, d' un potentiel de production 
annuel minimum de 600, OOO tonnes a fonctionne durant les derniers mois de 1964. 

La methode d' extraction consiste a pomper en la contrOlant attentive
ment une faible saumure chaude, dans la formation potassee situee a quelque 
5, 200 pieds sous terre et il en recuperer ensuite une saumure concentree 
contenant du KCl et du NaCl dissous. Par evaporation, cette saumure est a 
nouveau concentree, le sel obtenu sous forme de coulis precipite est enleve et le 
chlorure de potassium cristallise en trois grosseurs. Le concentre est alors 
seche, tamise et entrepose ou expedie. Les cristaux de chlorure de potassium 
sont de couleur blanc cr~me et d' une purete un peu plus grande que celle du 
produit de flottation obtenu par les methodes ordinaires d' extraction. Cette plus 
grande purete ne donne pas un a vantage important dans la fabrication d' engrais 
chimiques mais elle peut ~tre recherchee pour d' autras usages. 

La mise au point et l' exploitation de cette usine d' extraction de potasse 
par dissolution en Saskatchewan est d' une importance immense car elle permet 
l' extraction a des profondeurs impossibles par puits ordinaires. L' experience 
permettra tout en perfectionnant les techniques de realiser de nouvelles economies. 

I 
i 
i -------...L-____ _ 

I 
LA POT ASSE AU CANADA 
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PROD UC TE URS 

1. Continental Potash C9rporation Limited 
2. Potash Company of America 
3. Duval Corporation 
4. International Minerals & Chemical Corporation (Canada) Limited 
5. United States Borax & Chemical Corporation 
6. Southwest Potash Corporation 
7. Alwinsal Potash of Canada Limited 
8. Tom bill Mines Limited 
9. National Potash Company 

10. Canberra Oil Company Ltd. 
11. Kalium Chemicals Limited 
12. Noranda Mines Limited 
13. Imperial Oil Limited 
14. Kerr-McGee Oil Industries, Inc. 
15. Domtar Chemicals Limited, Sifto Salt Division 
16. Shell Canada Limited 
1 7. Socony Mobil Oil of Canada, Ltd. 
18. Placid Oil Company 
19. Scurry-Rainbow Oil Limited 
20. Cominco Ltee 
21. Prairie Potash Mines Limited 
22. Dafoe Minerals Limited 
23. The British American Oil Company Limited 
24. Bison Petroleum & Minerals Limited 
25. James, William 
26. Pezim, Murray 
27. Mill City Petroleums Limited 
28. Continental Minerals Incorporated 
29. Columbian Oil Limited 
30. Brinco Holdings Ltd. 
31. Central-Del Rio Oils Limited 
32. Ground, John D. 
33. King Resources Company 
34. Winnipeg Western Land Corporation Limited 
35. Great Canadian Potash Corporation Limited 
36. Goetz, John B. 
37. The Atlantic Refining Company 
38. Banff Oil Ltd. et Aquitaine Company of CanadaLtd. 
39. Mule Creek Oil Company, Inc. 
40. Houston Oils Limited 
41. Apollo Minerals Ltd. 
42. National Trust Company, Limited 
43. Bayfield Oil & Gas Ltd. 
44. Bayfield Oil & Gas Ltd. 
45. City Savings & Trust Company 
Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent 

il ceux indiques sur la carte. 

Potasse 
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Potash Company of America 
Apr~s l'ach~vementd' un puits d'extraetion et d' une raffinerie en 1958, 

la societe a commence la production et continue ses expeditions jusqu' ~ la fin 
de 1959. Cependant, des fuites d' eau de plus en plus importantes ~ travers la 
paroi du puits ont force l' arr~t de la production afin d' effectuer des travaux de 
reparation. Plusieurs annees ont ete necessaires pour remettre le puits en 
etat et rem placer l' outillage d' extraction et de raffinage. La production a 
repris au debut de 1965 et se poursuit ~ un rythme progressif. 

U usine, situee ~ 14 milles environ~ l' est de Saskatoon, a une capacite 
annuelle de quelque 600, OOO tonnes de produits finis. Au debutde 1966, la societe 
a fait connaitre son intention, de foncer en 1967, un deuxi~me puits sur sa 
propriete de Saskatoon. 

Alwinsal Potash of Canada Limited 
Formee par deux producteurs de potasse de l' Allemagne occidentale et 

un producteur de France, l' Alwinsal a annonce en juin 1963 l' installation d' une 
exploitation de potasse pr~s de Lanigan, ~ 75 milles environ ~ l' est de Saskatoon. 
Les travaux ont commence au cours de l' ete 1964 et, ~la fin de 1965, le puits 
de 18 pieds de diamMre avait atteint une profondeur d' environ 700 pieds.. Le 
rev~tement du puits dans les sections aqui~res sera constitue d' un tube d' acier 
soude ~ double paroi dont l' espace intermediaire et exterieur sera rempli de 
beton. Les sections libres d' eaux souterraines recevront un revMement normal 
en beton arme. 

L' usine de l' Alwinsal aura une capacite annuelle d' un million de tonnes 
de produits finis; la production commencera probablement ~ la fin de 1967 ou au 
debut de 1968. 

La potasse provenant de la mine de l' Alwinsal sera mise en marche par 
la Potash Company of Canada Limited. 

Lanigan etant un petit village rural passablement eloigne de toute grande 
ville, les probrnmes causes par sa transformation rapide en centre industriel 
ont ete etudies soigneusement. Afin de se doter de services industriels, commer
ciaux et sociaux appropries, et encourager la population ~ s 'y stabiliser, Lanigan 
a ete la premi~re localite ~ accepter l 'aide de planification et d' administration 
offerte par la Loi sur les nouvelles villes industrielles adoptee par le gouverne
ment de la Saskatchewan. Le succ~s de cette tentative d' urbanisation dirigee 
sera suivi avec inter~t. 

Allan Potash Mines 
Les sondages effectues par l' United States Borax & Chemicals Corpo

ration commences vers le milieu des annees 1950 se sont termines par l' annonce 
d'une importante exploitation de potasse en mai 1964. 

Les societes United States Borax, Homestake Mining Company et Swift 
Canadian Co., Limited ont forme l' Allan Potash Mines et les travaux d' amenage
ment ont commence vers la fin de 1964. Ces travaux comprenaient le forage de 
deux nouveaux puits d' extraction distants d' environ 500 pieds l' un de l' autre et 
la construction, ~ Allan, ~ environ 40 milles ~ l' est de Saskatoon, d' une raffine
rie d' une capacite annuelle d'un million et demi de tonnes de produits finis. A 



TABLEAU 3 

Resume des exploitations de potasse en Saskatchewan, 1951-1966 

Debut des Immobilisations Debut de la Capacite de produc-
travaux de approximatives production Genre tion en millions de Etat actuel de 

Societe Emplacement construction en millions de $ (pre vu) d' extraction t.c. de K20 par an l' exploitation 

1 Western Potash Corp. Unity 1951 .. Essai de dissolution .. Essai abandonne 
2 Potash Company of Saskatoon 1952 50 1965 Pu its 0.36 En production 

America 
3 Continental Potash Corp. Unity 1953 3 Puits de 1, 800 pieds - Inactive 

Ltd. (anciennement) 
Western Potash Corp.) 

4 International Minerals Esterhazy 1957 65 1962 Pu its 1. 2 En production 
& Chemical Corp., K-1 

5 International Minerals Gerald 1963 60 (1967) Puits 0.9 Puits et raffinerie en 
& Chemical Corp. , K-2 cours de construction c;i 

N> 

"° 
6 Kalium Chemicals Ltd. Belle Plaine 1960 50 1964 Dissolution 0.36 En production 
7 Imperial Oil Limited Findlater 1962 .. Essai de dissolution - Suspendu en 1964 
8 Southwest Potash Corp. Boulder Lake 1963 .. .. Projet de fonc;age d' un 

puits de mine pr~s de 
Yorkton 

9 Alwinsal Potash of Lanigan 1964 60 (1968) Pu its 0.60 Puits en cours de 
Canada Limited fonc;age 

10 Allan Potash Mines Allan 1964 80 (1968) Deux puits 0.90 Puits et raffinerie en 
cours de construction 

11 Cominco Ltee Vanscoy 1965 65 (1969) Deux puits 0.72 Preparatifs de fonc;age 

12 Noranda Mines Ltd. Viscount 1965 73 (1969) Deux puits 0.72 Preparatifs de fonc;age 
(propriete de la Conso-
lidated Morrison) 

13 Duval Corporation Saskatoon 1965 63 (1969-1970) Deux puits 0.60 Preparatifs de fonc;age 

- neant .. : non disponible t. c.: tonnes courtes "'O 
0 
no 
?> 
UJ 
UJ 
CD 



524 

la fin de 1965, le fonc;:age des deux puits etait bien avance et les travaux de 
construction de la raffinerie et des b!l.timents d' entreposage etaient commences. 
L' ensemble des dits travaux et installations cotl.tera plus de 80 millions de 
dollars et l' exploitation produira en 1968. 

Au debut de 1966, le puits no l, le plus profond, a subi l' inondation des 
eaux de la formation Blairmore par suite d' une faiblesse dans la paroi congelee. 
Ce contretemps retardera le forage de ce puits mais celui du second se poursuit; 
la societe organise la reprise des travaux dans le puits no 1. 

Cominco Potash 
En janvier 1965, la Cominco a annonce l' amenagement d' une mine et 

d' une raffinerie de potasse; en octobre, elle a commence le forage par conge
lation d'une mine~ double puits pres de Vanscoy, ~ quelque 16 milles ~ l' ouest 
de Saskatoon. La capacite annuelle de l' exploitation atteindra un million de 
tonnes et le cotl.t des travaux est estime ~ 65 millions de dollars. 

La Cominco, l' un des principaux producteurs canadiens d' engrais ~ 
base de phosphate et d' azote, sera, gr!l.ce ~ son exploitation de potasse, la 
premiere societe canadienne ~ produire les trois elements principaux des 
engrais chimiques. 

Noranda Mines Limited 
En octobre 1964, la Noranda Mines a achete la propriete de mineraux 

potassiques de la Consolidated Morrison Explorations Limited, situee ~ la 
limite sud-est de celle de la Potash Company of America. En fevrier 1965, 
la societe annonGait la mise en valeur d' une vaste exploitation de potasse sur la 
propriete, pres de Viscount, et en octobre 1965 elle inaugurait les travaux 
preliminaires. Une mine ~ double puits d' une capacite annuelle d' un million et 
demi de tonnes doit ~tre mise en exploitation d' ici 1969, au cotl.t d' environ 73 
millions de dollars. 

Les reserves de mineral de cette propriete sont estimees ~ 800 millions 
de tonnes titrant en moyenne 30 p. 100 de KzO. 

La Noranda et la Central Farmers Fertilizer Co. de Chicago ont conclu 
un accord aux termes duquel la Central Farmers mettra sur le marche une 
proportion importante de la production. Le reste sera commercialise par la 
Noranda Sales Corporation Ltd. 

Duval Corporation 
A la suite de sondages effectues dans plusieurs regions et de la mise ~ 

l' essai d' une usine d' extraction par dissolution, la Duval Corporation a annonce 
en juillet 1965 son intention d' amenager une mine de potasse ~double puits pres 
de Saskatoon ,cote ouest. Avant la fin de l' annee, les preparatifs des forages par 
congelation commenc;:aient. La raffinerie aura une capacite annuelle d' un million 
de tonnes et l' installation coO.tera aux environs de 63 millions de dollars. La 
production commencera probablement vers la fin de 1969. 

Southwest Potash Corporation 
Cette societe, filiale de l' American Metal Climax, Inc., a sonde diver

ses concessions minieres et en 1965 a fait un essai d' extraction par dissolution 
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sur une concession au sud de Lanigan. Durant le second semestre de 1965, la 
societe s' est interessee a une region situee au sud-est de Yorkton et ses 
dirigeants ont declare que le fom;age d' un puits de mine etait envisage, bien 
qu' aucune annonce n' ait encore ete faite a ce sujet. 

Outre ces societes, plusieurs autres seraient sur le point d' entrepren
dre des travaux demise en valeur. La Tombill Mines Limited et la Francana 
Oil & Gas Ltd. ont forme ensemble une nouvelle societe, la Sylvite of Canada 
Ltd. , en vue de l' exploitation d' une mine de potasse sur la propriete qui 
chevauche la ligne fronti~re Saskatchewan-Manitoba. La Kerr-McGee Oil 
Industries, Inc. , a l' est de Lanigan, et la Prairie Potash Mines Limited, au 
Manitoba, sont des producteurs possibles dans un avenir rapproche. 

Beaucoup d' autres societes detiennent des proprietes dans lesquelles 
des tra vaux d' exploration ont ete executes, plus ieurs d' entre elles envisagent 
leur mise en valeur, bien qu' elles ne soient pas encore prMes a commencer 
les installations. 

Au debut de 1966, le gouvernement a fait connattre que l' extraction par 
dissolution serait exoneree de la taxe federale pendant trois ans comme celle 
accordee aux mines ordinaires. 

L' industrie marque toujours un interM a deux procedes nouveaux 
susceptibles d' augmenter la production des mines de potasse en Saskatchewan. 
Les resultats d' essais effectues aux Etats-Unis ont fait retenir. pour ces mines, 
11 UtiliS atiOn de puitS d I Un diametre de Cinq a diX pi eds, fonCeS a 11 aide de 
grosses foreuses rotatives. Il apparaft que de tels puits pourraient servir 
a la ventilation, comme vole d'acces ou sortie d'urgence, toutefois, leur 
emploi pour la production a ete egalement suggere. Certains milieux de l' indus
trie pretendent qu' ils permettraient de faire des economies de temps et d' argent, 
par comparaison aux resultats obtenus avec les puits creuses par les methodes 
conventionnelles. 

Le transport de la potasse par pipe-line est toujours a l' etude. Un 
projet de ce genre exige de longs et nombreux essais tant en laboratoire qu' a 
l'usine pilote en raison de son application speciale, ainsi que de longs contrats 
de production et de vente; ces conditions remplies, le cotlt du transport se trou
verait sensiblement reduit. 

ALBERTA 
Les premi~res decouvertes de mineraux potassiques ont ete faites en 

Alberta en 1965. La carte "La potasse au Canada" indique l' emplacement de 
quatre permis d' exploitation, au sud et a l' ouest de Lloydminster. 

NOUVELLE-ECOSSE 
Des travaux d' exploration dus a l' initiative du minist~re des Mines de 

la Nouvelle-Ecosse et al' Office d' expansion economique de la region de 
l' Atlantique se poursuivent depuis un an dans la region de Malagash en Nouvelle
Ecosse. A la suite de leves topographiques et geophysiques, un programme de 
forages peu profonds a ete entrepris a Malagash et Pugwash, dans l' espoir de 
decouvrir des venues exploitables commercialement des mineraux potassiques 
associes au sel. Une serie de forages profonds sera commencee en 1966. 
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APER9U MONDIAL 

L' industrie niondiale de la potasse augmente rapidement sa capacite de produc
tion tout en poursuivant l' exploration et la mise en valeur de sources connues 
et nouvelles de matiere premiere. Elle subit en m~me temps de profondes 
transformations sur le plan du transport, de la mise en marche et de la distri
bution, tout en cherchant ll. ameliorer son organisation. La raison principale 
qui entraine une grande expansion de l' industrie de la potasse, comme du reste 
de toutes les industries de materiaux d' engrais chimiques, provient du dese
quilibre croissant entre la population mondiale et les sources d' alimentation. 
La population augmente plus rapidement que la production alimentaire, particu
lierement dans certaines parties du monde moins industrialisees; les experts 
agricoles sont d' accord pour affirmer que ces regions ne pourront eviter des 
famines catastrophiques si la production alimentaire dans le monde n' est pas 
immediatement et serieusement accrue. 

Bien que l' agriculture soft l' une des activites les plus anciennes de 
l' humanite, la production d' enormes quantites de produits alimentaires pour 
des populations de plus en plus nombreuses et urbanisees exige des methodes 
scientifiques et une forte mecanisation. Ces deux exigences sont insatisfaites 
dans les parties du monde sous industrialisees et avant qu' elles soient une realite, 
l' accroissement immediat de la production ne peut Mre obtenu que par l' emploi 
de grandes quantites d' engrais pour augmenter la productivite des terres. 

La production d' engrais ll. base d' azote et de phosphate s' accrott dans 
toutes les parties du monde et, vu l' abondance des matieres premieres, elle 
peut ~tre augmentee jusqu' ll. l' entiere satisfaction des besoins. Par contre, les 
sources de potasse et de soufre sont de baaucoup moins considerables actuelle
ment et les bonnes sources de potasse, en particulier, sont peu nombreuses 
dans le monde. Aucune source importante de potasse n' a encore ete mise en 
valeur dans l' hemisphere sud ni en Asie orientale, et c' est dans ces contrees 
(Asie, Afrique et Amerique du Sud) que le besoin d' engrais se fait le plus vive
ment sentir. Ainsi done, ll. mesure que le monde a pris connaissance du dese
quilibre entre la population et la production alimentaire dont le probleme pose 
une grave menace ll. la paix mondiale et au bien-~tre humain, il s' est efforce 
activement d' augmenter la production d' engrais. Au Canada, ces efforts ont 
eu pour resultat l' expansion spectaculaire de l' industrie de la potasse en 
Saskatchewan. 

Aux Etats-Unis, la Kermac Potash Company terminait la construction 
de son usine d'une capacite annuelle de 300, OOO tonnes. La Texas Gulf Sulphur 
Company a termine la premiere annee d' exploitation de sa mine de potasse ll. 
ll. Moals (Utah) et bien que la production d' environ 100, OOO tonnes de cette mine 
ait ete moins elevee que prevu, la plupart des difficultes ont ete surmontees et 
la societe espere une meilleure production en 1966. Un grouped' hommes 
d' affaires de Carlsbad (Nouveau-Mexique) songe ll. exploiter, avec option d' achat, 
le gisement de mineraux potassiques de l' United States Borax & Chemical pres 

de Carlsbad. L' United States Borax & Chemical Corporation pense obtenir de 
la potasse de l' Allan Potash Mines en Saskatchewan d' ici 1968. 

Deux projets d' extraction de la potasse comme sous-produit sont ll. 
l' etude en Utah et en Californie. En Utah, deux groupes ont annonce des projets 



TABLEAU 4 

Production mondiale de potasse, consommation et commerce par continent 
1963-1964 

Continent Production Consommation ExEortations Importations 
% % (en milliers de tonnes metriques 

d '-et:Juivaient de K20) 

Europe 58.2 52.2 3,195 2,686 
URSS 13.1 8.9 416 
Amerique du Nord 

et Centrale 27.2 27.1 900 797 
Amerique du Sud 0.3 1.3 13 129 
Asie 1. 2 8.0 137 845 
Afrique - 1. 2 - UOe 
Oceanie - 1.3 - 128 

Total 100.0 100.0 4,661 4,695 

Source: Les engrais, 1964, F.A.O. des Nations Unies, tableaux 2 et 4. 
neant e: estimation de l' auteur. 
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de recuperation de chlorure de potassium, de magnesium metal et de divers 
elements chimiques des saumures du Grand lac Sale; la production est prevue 
pour 1969. En Californie, de la potasse et autres eMments chimiques, ainsi 
que de la vapeur pour la production d' energie electrique seront sans doute 
obtenus des saumures geothermiques de l' Imperial Valley. 

La production de potasse en Europe occidentale a augmente en 1965, 
surtout en Allemagne occidentale mais egalement en France, en Espagne et en 
Italie. Cette augmentation de production a ete realisee par des ameliorations 
aux mines existantes plutot que par une elevation de la capacite de production. 
La production en Allemagne orientale est passee a l, 800, OOO tonnes metriques. 
Une nouvelle raffinerie utilisant le procede de flottation a ete mise en exploitation 
a la Heinrich Rau Combine, a Rossleben. La plus grande partie du minerai 
allemand est traitee par le procede de dissolution-cristallisation. L' industrie 
de l' Allemagne orientale poursuit son programme d' expansion a long terme; 
avec son experience et son activite, et ooneficiant d' un mineral d' assez bonne 
qualite, elle peut accrottre considerablement sa production. 

L' expansion majeure de la production de potasse en URSS provient de 
plusieurs mines importantes, dont certaines sont de nouvelles exploitations et 
d' autres en vole d' amenagement. Une nouvelle mine aurait commence a produi
re a Saligorsk a la fin de 1965, et la construction d' une nouvelle usine serait 
commencee a Berezniki. D' autre part la decouverte au Turkmenistan d' un vaste 
gisement de potasse comportant cinq zones potassiteres a ete annonce. Les 
besoins de l' agriculture dans cette region encourageront probablement l' exploi
tation de ce gisement. 

La production de potasse en Israel a augmente sensiblement en 1965 et 
a atteint 230, OOO tonnes metriques grrtce a l' ouverture de nouvelles usines. La 
capacite annuelle de production est passee a 600, OOO tonnes et il est prevu de la 
porter a Un million de tonnes d I iCi quelqueS anneeS. 

La Compagnie de Potasse du Congo amenage une mine dans ce pays, 
pres de Brazzaville, la societe espere atteindre une production annuelle d' envi
ron 550, OOO tonnes d' ici 1968. L' American Potash and Chemical Corporation, 
qui detenait 42. 5 p. 100 des actions de cette societe, s' est retiree de l' entreprise. 

La Ralph M. Parsons Company esperait commencer en 1965 la produc
tion de potasse au rythme annuel de 300, OOO tonnes dans la depression de Danrtkil, 
en Ethiopie, mais aucun rapport officiel n' est paru sur cette production. 

Les gisements potassiteres du Yorkshire (Angleterre) font l' objet 
d' essais de la part de l' Armour Chemical Industries Ltd. Une usine pilote 
d' extraction par dissolution doit ~tre construite pres de Whitby par la Whitby 
Potash Ltd., societe filiale de l' Armour Chemicals. Une nouvelle circule indi
quant que l' Imperial Chemicals Limited, l' une des premieres societes explora
trices de la region, est en voie d' acquerir les droits d' exploitation de la potasse. 
L' expertise d' un gisement de schiste potassique en Ecosse est en cours. 

L' exploration des g!tes marocains de sylvinite et de carnallite a ete 
faite ainsi qu' une etude de leur potentiel economique, cependant aucune decision 
n' a ete annoncee quanta leur exploitation. 

Des venues potassiques decouvertes en Lybie, au Bresil, au Perou eten 
Jordanie et explorees a divers degres sont considerees a l' heure actuelle comme 
sources possibles de potasse. 
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TABLEAU 5 

Estimation des ressources et de la production mondiales de potasse 
en 1965 

Reserves en Production de 1965 
millions de tonnes Pourcentage en millions de tonnes 

Pays metriques de K20 metriques de K20 

Etats-Unis 400 2. 848 
Nouveau-Mexique 18 
Utah 25 

Allemagne occidentale 20,000 12 2.400 
URSS 20,300 15 2.300 
Allemagne orientale 9,000 20 1.900 
France 400 17 1.879 
Canada 50,000 25 1.297 
Espagne 500 16 .387 
Italie 155 12 .210 
Israel (et reserves 

de Jordanie) 2,000 3 .310 
Chili (KN03) 1 .014 
Ethiopie 50 25 
Congo 40 20 
Grande-Bretagne 

Angleterre 350 16 
Ecosse (schiste) 100 10 

Pologne 165 8 
Perou (saumures) 3 
Ma roe 300 12 
Lybie 9 
Bresil 11 15 

110,000 15 13.500 

Sources: Phos12horus and Potassium, Bureau of Mines des Etats-Unis, et autres 
publications . 

. . . : non dis ponible e: estimatif -· neant 

PERSPECTIVES 

Les perspectives d'avenir de l'industrie de la potasse en general et de l'indus:
trie canadienne en particulier demeurent tr~s favorables. Les travaux d' ame
nagement en cours ou annonces tant au Canada que dans d' autres pays indiquent 
clairement que des soc!etes importantes sont convaincues de l' existence d' un 
besoin reel de ce produit et d' un marche pour son ecoulement. Bien qu' il 
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puisse exister une surproduction temporaire si plusieurs gros producteurs enva
hissent le marche en m~me temps, elle sera probablement peu importante et de 
courte duree. 

Tandis que la situation entre l' accroissement de la population et la 
production alimentaire s' aggrave, les progr~s de l' industrie des engrais au 
cours des derni~res annees permettent de croire que la menace de famine pourra 
~tre ecartee. Les consequences sociales, politiques et economiques d' une 
famine generale sont imprevisibles et inacceptables. La solution du probl~me 
de l' alimentation off re de riches recompenses sous forme d' une diminution des 
tensions mondiales, d'une elevation de la demande de tous produits et d'un 
commerce mondial accru. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

La potasse est l' un des trois elements de base des engrais chimiques composes, 
avec le phosphore et l' azote. Les chiffres marques habituellement sur les 
emballages d'engrais, par exemple 5-10-15, indiquent les teneurs respectives 
en azote, phosphate et potasse. Comme engrais, la potasse aide la croissance 
des plantes et assure leur developpement optimal en regularisant l' assimilation 
des autres elements nutritifs. 

Environ 95 p. 100 de la production de potasse servent a la fabrication 
d'engrais, les 5 p. 100 restants sont employes sous forme de divers produits 
chimiques, parmi lesquels la potasse caustique a le plus d' applications. La 
majeure partie de la potasse servant aux engrais est utilisee sous forme de 
concentres de chlorure (KCl) a teneurs diverses, melanges ad' autres compo
sants. De plus faibles quantites de potassium sont employees comme sulfate de 
potassium pour certains sols et cultures speciales. 

PRIX 

L' E & MJ Metal & Mineral Markets du 13 decembre 1965 rapporte que les prix 
canadiens franco depart de la Saskatchewan sont les m~mes que ceux franco 
depart de Carlsbad, au Nouveau-Mexique; ils seront egalises a ceux de Carlsbad 
si ceux-ci viennent a ~tre inferieurs. 

La mercuriale du 27 decembre 1965 de l' Oil, Paint and Drug Reporter 
donnait les prix suivants pour les Etats-Unis: 

Chlorure de potassium, ordinaire: 
en vrac, par wagonnee, franco depart usine, 
par point de pourcentage de K20 a la tonne . . . . . . . . $ 0. 40 

en sacs, au moins 60% de K20, la tonne courte 29. 50 

granulaire, en vrac, par wagonnee, par point 
de pourcentage de K20 a la tonne • . • • • • . • . . . . . . . . O. 44 
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granulaire, en sacs, au moins 60% de K20, 
la tonne courte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $31. 90 

Chlorure de potassium, chimique: 
99. 95% KCl en vrac, par wagonnee, la tonne . . . . 33. 00 
99. 95% KCl en sacs, par wagonnee, la tonne.... 38. 50 

Sulfate de potassium, au moins 50% de K20: 
agricole, en vrac, par wagonnee, par point de 
pourcentage de K20 ~ la tonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. 78 

TARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 
britannique 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

Chlorure et sulfate de potasse 
bruts; salpMre ou nitrate de 

Potasse 

Tarif 
general 

potassium . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . en franchise 
Sylvinite et potasse minerale 

en franchise en franchise 

d' Allemagne.................. en franchise 
Chlorure de potassium . . . . . . . . . . en franchise 
Chlorate de potasse, sans autre 

en franchise en franchise 
en franchise 25% 

traitement que le broyage . . . . . . en franchise 15% 

ETATS-UNIS 
Chlorure de potassium OU· muriate 

de potasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en franchise 
Sulfate de potassium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en franchise 
Nitrate de potassium ou sal~tre, brut. . . . . . . en franchise 

20% 
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Le sable, le gravier et 

la pierre concassee 
F. E. HANES* 

La production estimative** de sable, de gravier et de pierre concassee en 1965 
a atteint 245 millions et demi de tonnes courtes d' une valeur de $193, 100, 000, 
soit une augmentation de 1. 7 p. 100 en volume et de 4. 2 p. 100 en valeur par 
rapport aux donnees statistiques de 1964. 

La production estimative. de sable et de gravier en 1965, avec une 
legere augmentation en volume et 3. 6 p. 100 en valeur a atteint 179, 400, OOO 
tonnes courtes d' une valeurde $121, 600, OOO. La production estimative de pierre 
concassee en 1965, avec des augmentations de 5.1 en volume et de 5. 2 p. 100 
en valeur a atteint 66, 100, OOO tonnes courtes, d' une valeur de $71, 500, OOO. 

SABLE ET GRA VIER 

Suivant la methode d' estimation des produits du sable et du gravier employee 
lors de l' etude d' ensemble de 1964, le volume de la production de 1965 est 
calcule a raison de 93 p. 100 du volume global de .sable et de gravier, comme 
indique par le Bureau federal de la statistique, alors que la valeur de ce pro -
duit est estimee a raison de 94 p. 100 de la valeur totale de 1965. Cette repar
tition proportionnelle a donne, en 1964, des chiffres suffisamment precis pour 
que cette methode sol.t adoptee en 1965 dans l' estimation des principaux mate
riaux de construction compris dans l' etude d' ensemble sur le sable et le gravier. 
Dans cette categorie sont compris les materiaux utilises pour la construction 
des routes et d' edifices sous forme de beton, de materiaux de remplissage et 
d' asphalte, ainsi que le ballastage des voies ferrees et les melanges a mortier, 
a -1 1 eXClUSiOn d I applicatiOnS, COmme le Sable a mOUlage et a Sabliere ainSi que 
d' autres utilisations ne se rattachant pas au domaine de la construction. Les 
chiffres estimatifs concernant ce produit comprennent les agregats fins et 
grossiers obtenus en concassant le gravier naturel et qui, pour la statistique,ne 
doivent pas etre confondus avec la pierre concassee dont il est fait mention 
plus loin. 

*Division du traitement des mineraux 
**Les valeurs estimatives donnees par l' auteur sont basees sur celles de l' in

dustrie de la construction fournies par le Bureau federal de la statistique. 
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PIERRE CONCAS:f:E 

Les chiffres estimatifs du volume total de la pierre concassee, indiques dans 
le rapport de 1964, ont ete obtenus en ajoutant a ceux revises de 1963 un pour
centage equivalant al' augmentation du total des materiaux de construction 
utilises en 1964, en comparaison avec 1963. Les chiffres estimatifs de 1964 
ont donne un total de 60, 150, OOO tonnes courtes evaluees a 65 millions de 
dollars, representant une evaluation tres prudente comme l' indiquent les chif
gres revises de 1964 donnes dans le tableau 1. Dans chaque cas, les valeurs 
etaient environ 4 p. 100 inferieures aux chiffres revises definitifs. 

La valeur de la production de pierre concassee en 1965 sera probable
ment evaluee aussi prudemment en majorant les chiffres de 1964 d' une somme 
egale a l' augmentation de la production totale des materiaux de construction 
pour 1965 par rapport a 1964. 

D' apres les donnees preliminaires de 1965,le pourcentage d'augmenta
tion de la valeur des materiaux de structure qui est entre dans le calcul des 
chiffres de 1964 a ete de 5. 7. Sur la base des chiffres revises de la valeur totale 
des materiaux de construction en 1964, s' elevant a $403, 058, 324,le pourcen
tage d' augmentation dans cette categorie est reellement de 6. 35. 

La valeur preliminaire de l' ensemble des materiaux de construction 
produits en 1965 s I est elevee a $423, 200, OOO soit une augmentation de 5 p. 100 
sur la valeur revisee de 1964 dont le montant etait de $403, 058, 324. En se 
servant de ce taux de 5 p. 100 pour estimer la production de pierre concassee 
pour 1965, on obtient une indication prudente mais assez precise de la tendance 
dans cette industrie. Ainsi qu' il a ete prouve en 1964, le fait d' evaluer la 
production pour chaque province, ou pour chaque categorie de materiel, ne 
donnerait que des resultats incertains. 

1eo SABLE, GRAVIER ET PIERRE CONCASSEE 
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TABLEAU 1 

Production de sable, de gravier et de pierre concassee 

PRODUCTION PAR PROVINCE 
Sable et gravier 

Tonnes 
courtes 

1964 

$ 

Terre-Neuve . . . • . . • . . . . . • • . . . . • 4, 431, 349 3, 370, 310 
he-du-Prince-Edouard. . . • . • . . . . . 608, 923 481, 283 
Nouvelle-Ecosse ....•.... , .• , • • . • 6, 471, 709 4, 186, 112 
Nouveau-Brunswick ..•...•.. ,.... 4, 630, 700 2, 598, 603 
Quebec . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 542, 804 19, 981, 840 
Ontario .•.•.... ,, ..• , ...••. ,.... 69, 747, 691 50, 584, 294 
:Manitoba........................ 9,453,260 6,793,687 
Saskatchewan., .••..• ,........... 9, 071, 905 5, 707, 387 
Alberta ..•..•.....••... , • . . . . . . . 16, 048, 992 12, 898, 083 
Colombie-Britannique.......... . • 18, 457, 949 10, 795, 465 

Total. • • • . • • • . • . . • • . . • . . • • • • . . . . 178, 465, 282 117, 397, 064 

Pierre concassee 
Terre-Neuve ...••.••...•.••••... 
Ile-du-Prince-tdouard .....•...•. 
Nouvelle-~cosse ....•.. , , ... , ...• 
Nouveau-Brunswick .....••.•..... 
Quebec ..•....•...•....•........ 
Ontario ....•.......•.... , .•..... 
:Manitoba ..•...••....•....•..••.. 
Saskatchewan ....... , ........... . 
Alberta .•..•••..••••..••.•••• ,,. 
Colombie-Britannique .•.....•• , .. 

Total. ••••••••.•....•..•.•••.... 

102,655 
350,000 
318,250 

2,954,130 
35, 582, 483 
21,475,168 

617,014 

112 
1,522,692 

62, 922, 504 

274,546 
350,000 
477,425 

2,538,614 
37,587,412 
24,617,291 

536,193 

520 
1, 647, 091 

68,029,092 

Tonnes 
courtes 

179,378,400 

66,100,000 

1965p 

$ 

121,570,200 

71,500,000 

Cll 
c..:> 

""" 



PRODUCTION PAR PRODUIT 
Sable et gravier 

Empierrement des routes .••.•.. 98,252,618 52,313,693 
Agregat a Mton ••.............. 20,466., 247 19,023,517 
Agregat a asphalte ....•...•..•.. 5,576,891 5,291,028 
Ballastage des voles ferrees .••.. 5,893,168 2, 527' 492 
Sable a mortier ..•.....•...•••• 1, 596,487 1,287,984 

Total .•.•.•.••......•..•....... 131, 785,411 80,443,714 

Gravier broye 
Empierrement des routes ....... 33,611,515 24,092,967 
Agregat a Mton ....••.•...•••.. 6,277,569 7,587,276 
Agregat a asphalte ..•..•....•... 2, 947,496 2,378,125 
Ballastage des voies ferrees ..•.. 1,790,249 1,239,869 
Autres usages •.......•......•.. 2,053,042 1,655,113 

"' Total. .•••.••.•.•....••....•.•. 46,679,871 36,953,350 ;'.! 

"' I Total, sable, gravier et 
"' "" N• gravier broye ...•.•...•.•..... 178,465,282 117,397,064 

Pierre concassee 
Agregat a Mton ................ 19,300,500 21,869,957 
Ballastage des voles ferrees .... 2,612,650 2,398,781 
Empierrement des routes ....... 34,300,682 35,993,846 
Blocaille et enrochement .......• 1,359,265 1,484,109 
Terrazzo, stuc et pierre 

artificielle. ................... 87,749 1,068,354 
Autres usages ...•......•....... 5,261,658 5, 214, 045 

Total. ...•••.....•..•..•••.•... 62,922,504 68,029,092 

Total, sable, gravier, gravier 
broye et pierre concassee ..•.• 241,387,786 185,426,156 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: estimation preliminaire faite par l' auteur a l' aide des donnees existantes 

179,378,400 121,570,200 

66,100,000 71, 500, OOO 

245,478,400 193,070,200 

Cl 

"' Cl 

Cl.l 
Ill 
O" ...... ro 
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UTILISATION PAR CATEGORIE 

On ne tient pas toujours compte de l' importance de l' industrie des agregats, 
produit considere comme ayant une faible valeur a la tonne. D' apres les 
donnees statistiques revisees pour 1964, la valeur moyenne du sable et du 
gravier est de 66 cents la tonne et celle de la pierre concassee de $1. 08 la 
tonne. La valeur moyenne de l' ensemble des produits de sable, de gravier et 
de pierre concassee est d' environ 77 cents la tonne. L' industrie des agregats 
employes comme materiau de construction occupe un rang eleve dans la liste 
des mineraux, n' etant depassee que par deux mineraux combustibles, le gaz 
nature! et le petrole brut, et par quatre mineraux metalliques, le nickel, le 
fer, le cuivre et le zinc. 

Les agregats naturels et concasses ont de nombreux emplois et cons
tituent, sous une forme ou une autre, l' element principal ou secondaire d' un 
grand nombre d' applications. L' usage en est, par exemple, tres varie dans la 
construction des routes. Certains agregats utilises a des fins tres specialisees 
comme, par exemple, les melanges constituant le dernier revetement, le mate
riel anti-derapant et autres, doivent etre extraits et traites avec soin; ils 
exigent un outillage et un materiel speciaux et une manutention considerable. 
Le volume meme de ce materiau exige toute une flotte de materiel de transport 
pour son transfert de la carriere a l' entrepot, puis au chantier oii. souvent il 
doit etre a nouveau manoeuvre. L' importance croissante de la securite et de 
la durabilite et, parfois, la necessite d' obtenir un effet estMtique exigent des 
prescriptions rigides pour l' exploitation et le traitement de nombreux agregats. 

Soixante-quinze pour cent de la production de sable et de gravier, qui 
SI eleVe a environ 100 millions de tonnes, SOnt Utilises dans la COnStruCtiOn de 
routes de barrages et de reservoirs; 15. 5 p. 100 ou vingt millions et demi de 
tonnes sont utilises pour le beton et la presque totalite du reste est repartie a 
parts egales entre le ballastage des voies ferrees et les melanges d' asphalte. 

Soixante-<lQuze pour cent du gravier broye sont employes dans l' em
pierrement des routes, 13. 4 p. 100 entrent dans le beton et environ 13 p. 100 
dans l' asphalte et le ballastage des voies ferrees. 

Un douzieme de la pierre concassee sert ad' autres usages (tableau l); 
sa valeur, d' environ 99 cents la tonne, ne permet pas de determiner son usage 
ultime. La pierre concassee est utilisee dans une proportion de 55 p. 100 dans 
la construction des routes et de 31 p. 100 dans le beton. Le ballastage des voles 
ferrees, la blocaille et l' enrochement absorbent 4. 2 et 2. 2 p. 100 respective
ment de tous ces produits. 

En 1964, la production d' agregats pour la fabrication du terrazzo, du 
stuc et de la pierre artificielle s' elevait a 87, 749 tonnes courtes. Ces diffe
rents materiaux etaient evalues a $1, 068, 354. La valeur moyenne par tonne, 
calculee d' apres ces chiffres, peut induire en erreur car elle surestime la 
valeur des materiaux de pierre artificielle et sous-estime celle des eclats a 
terrazzo et de la pierre a stuc. Le prix moyen indique dans le tableau 1 permet 
de calculer la valeur de ces materiaux a $12. 50 la tonne; les eclats a terrazzo 
se vendent souvent $30 et plus la tonne. Le Bureau federal de la statistique 
indique que la production des agregats a terrazzo, a pierre a stuc et a pierre 
artificielle en 1965 a ete de 22, 806, 923, 563 et 41, 380 tonnes courtes respecti
vement, avec des valeurs de $376, 966, $469, 925 et $221, 463. Les prix moyens 
calcules d' apres ces chiffres sont de $16, 53, $19. 94 et $5. 35 la tonne. 
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UTILISATION PAR PROVINCE 

L' Ontario est le plus grand producteur de sable et de gravier, ayant fourni 
39 p. 100 de la production totale. Le Quebec vient ensuite avec 22 p. 100. 
Toutefois, le Quebec evalue ses agregats de sable a 51 cents la tonne en moyenne, 
tandis que I' Ontario les evalue a 73 cents la tonne. L' Ontario possMe done 
une part plus importante de la valeur globale du sable et du gravier, c' est-a
dire 43 p. 100 contre 17 p. 100 au Quebec. Cela s' explique peut-etre par la 
presence au Quebec de tonnages eleves de materiaux necessitant un traitement 
moins pousse, ou par des conditions differentes de commercialisation ou dans 
I' economie des deux provinces. 

Le meme rapport existe entre la Colombie-Britannique et I' Alberta. 
La premiere a une production de 18 millions et demi de tonnes courtes de sable 
et de gravier, soit 10. 3 p. 100 du total, tandis que la seconde produitl6, 050, OOO 
tonnes courtes ou 9, 3 p. 100 de la production totale. Cependant, I' Alberta 
evalue ce produit au prix moyen de 80 cents la tonne tandis que la Colombie
Britannique I' evalue a 58. 5 cents. En Alberta, le prix moyen plus eleve du 
produit est du aux conditions economiques differentes qui existent dans les deux 
provinces, OU encore a I' existence de gisements plus favorables. 

Dans le domaine de la pierre concassee, le Quebec fournit plus de la 
moitie de toute la production, soit 56. 5 p. 100 du volume et 55 p. 100 de la 
valeur. L' Ontario fournit seulement 34 p. 100 du volume global et 36 p. 100 
de la valeur d' ensemble de la production. Au Quebec, le prix moyen de $1. 06 
la tonne est d' environ 10 cents plus bas que celui de $1.15 la tonne en Ontario. 

Le Nouveau-Brunswick, avec 2, 950, OOO tonnes courtes, et la Colombie
Britannique avec 1, 520, OOO tonnes courtes fournissent 7 p. 100 des 9. 5 p. 100 
restants. 

TABLEAU 2 

Sable, gravier et pierre concassee: importations et exportations 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

IMPORTATIONS 
Sable et gravier 0 0 •• 0 0. 593,455 741,466 570,977 682,701 
Pierre concassee 

et rebuts .............. 1,052,468 2,934,275 1,493,439 3,493,404 

Total ..........•....... 1,645,9'23 3,675,741 2,064,416 4,176,105 

EXPORTATIONS 
Sable •....• ; ..••........ 432,564 574, 029 637,058 849, 045 
Gravier .•..•.........•. 28,900 30,051 50,883 26,448 
Calcaire broye et rebuts. 910,869 1,290,911 1,098,073 1, 576, 949 

Total ....•.•.•••....... 1,372,333 1,894,991 1,786,014 2,452,442 

p: preliminaire 
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IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 

On rapporte que le total des importations des produits de sable, de gravier et 
de pierre concassee en 1965 a augmente de 25. 4 p. 100 en quantite et de 13. 6 
p. 100 en valeur, comparativement au total importe en 1964. Les importations 
de s·able et de gravier ont, cette annee, diminue d' environ 4 p. 100 par rapport 
a 1964 et, compte tenu des prix moyens,la tonne a ete payee $1. 20 en 1965 alors 
que le prix du produit s I etablissait a $1. 25 en 1964. Les importations de 
pierre concassee ont augmente de 42 p. 100 comparativement a celles de 1964. 
Le prix moyen du produit, etabli a $2. 34 la tonne en 1965, etait moins eleve que 
celui de l' annee precedente qui etait de $2. 78. 

Les exportations de pierre ont ete de 30 p. 100 plus elevees qu' en 1964 
et ont connu une augmentation de 29. 4 p. 100 de la valeur. La quantite de sable 
exportee a augmente de pres de 50 p. 100, amenant un accroissement de 48 
p. 100 de la valeur comparativement a 1964. Les prix de vente de sable etait 
de $1. 48 la tonne. Les exportations de gravier ont augmente de 70 p. 100, mais 
la valeur a diminue de 12 p. 100 par rapport a 1964. 
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Le sel 

D.H. STONEHOUSE* 

Pour la quatri~me annee consecutive, la production de sel au Canada s' est 
accrue sensiblement, atteignant des tonnages records. L' accroissement de 
la production a commence voici dix ans, a la suite de la mise en valeur d' une 
mine de sel gemme a Ojibway (Ont.). En 1959, l' ouverture des mines situees 
l' une a Pugwash (N. -E.), l' autre a Goderich en Ontario a encore accru la 
production. Au cours des annees, la production de sel obtenu par evaporation 
a augmente et a recemment beneficie de l' apport des nouvelles installations de 
Pugwash, terminees en 1961. La production de sel en 1965 a augmente d' envi
ron 8 p. 100 sur le tonnage de 1964 et a atteint 4, 300, OOO tonnes, evaluees a 
$21, 600, OOO. Plus de 52 p. 100 de cette production consistaient en sel gemme, 
plus de 12 p. 100 etaient du sel obtenu par evaporation, plus de 35 p. 100 etaient 
du sel utilise ou expedie sous forme de saumure, le reste etant recupere au 
moyen de procedes chimiques. La valeur totale n' a pas augmente en propor
tion directe du tonnage global en raison d' une plus grande production de sel 
gemme, d' un coD.t relativement peu eleve. 

Les plus importants producteurs de sel sont les :Etats-Unis, le 
Mexique et l' Espagne. Les importations totales en 1965 ont augmente de 8 p. 100 
et ont atteint 441, 601 tonnes d 'une valeur de $1, 949, 852. 

Depuis 1959, le volume des exportations de sel n' a pas ete fourni pour 
publication. La valeur des exportations en 1965 s' est accrue de 38 p. 100 sur 
celle de 1964, et approche de cinq millions de dollars; 95 p. 100 de ces expor
tations ont ete achemines vers les Etats-Unis. 

Le tableau 1 presente en detail la production, les importations et les 
exportations. 

L' industrie chimique continuera l' utilisation du sel en tant que ma tie re 
premi~re pour la fabrication d' un grand nombre de produits chimiques. Elle 
prevoit, d' autre part, l' accroissement soutenu de la demande de chlore. De 
m~me l' emploi du sel, servant a la fonte de la glace et de la neige sur les 
routes, et pour le dessalage de l' eau par le procede de regeneration, ira cer
tainement en augmentant. Avec l' accroissement de la population, de plus gros 
volumes de sel seront employes a la conservation de denrees alimentaires ainsi 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Sel: production et commerce 

1964 1965p 

PRODUCTION (expeditions) 
Par categorie 

Sel fin produit par 

Tonnes 
courtes $ 

Tonnes 
courtes 

evaporation sous vide 537, 553 10, 767, 762 531, 550 
Sel gemme tire de mines .... l, 874, 225 7,461, 78~ 2, 266, 350 
Sel recupere au cours 
d' operations chimiques. . . . . 13, 303 79, 035 24, 212 

Teneur en sel des saumures 
utilisees et/ou expediees 1, 563, 517 l, 895, 162 1, 508, 988 

$ 

Total. ..................... 3, 988, 598 20, 203, 742 4, 331, 100 21, 564, 734 

Par 12rovince 
Ontario .................... 3, 335, 683 11,552,559 3,649,000 12,372,850 
Nouvelle-:Ecosse ........... 448, 808 4,939,806 469,000 5,172,430 
Alberta .................... 101, 411 1,593,430 105,400 1,794,475 
Saskatchewan .............. 74,952 1,487,277 77,000 1,527,168 
Manitoba .................. 27' 744 630,670 30,700 697,811 

Total. ..................... 3, 988, 598 20,203,742 4,331,100 21,564,734 

IMPORTATIONS 
Sel em12lo;y:e 12ar l' industrie 

des 12~cheries 
Espagne ................... 34,449 163,641 44, 949 188,999 
Bahamas .................. 10,516 58,815 2, 942 11, 774 
Jamaique .................. 350 1,512 2,079 8,947 
Etats-Unis ................. 350 1,512 1,566 5,470 
Pays-Bas .................. 310 6,039 

Total. ..................... 45,665 225,480 51, 846 221,229 

Sel et saumure, non designes 
ailleurs 
Bahamas .................. 17,164 68,270 
Etats - Unis ................. 199,595 1,500,542 182,456 1, 406, 500 
Mexique .................. 160, 110 200,502 190,066 251,923 
Grande-Bretagne ........... 204 4,889 69 1,930 

Total ...................... 359,909 1,705,933 389,755 1,728,623 
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Tableau 1 (fin) 

1964 

IMPORTATIONS (fin) 
Par province 

Terre-Neuve .............. . 
Nouvelle-:Ecosse .......... . 
Nouveau-Brunswick ........ . 
Quebec ................... . 
Ontario ................... . 
Manitoba ................. . 
Saskatchewan ............. . 
Alberta ................... . 
Colombie-Britannique ...... . 

Total. .................... . 

EXPORTATIONS* 
Etats-Unis ................ . 
Trinite-Tobago ............. . 
Jamalque .................. . 
Guyane britannique ......... . 
1les Sous-le-Vent et 

iles du Vent .............. . 
Nouvelle-Zelande ........... . 
Autres pays ................ . 

Total. ..................... . 

Tonnes 
courtes 

32,830 
12,688 

95,500 
68,888 

342 
3,392 

296 
191,638 

405,574 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Volume des exportations non disponible. 

$ 

165,587 
66, 112 

637,154 
585,109 

10,129 
42,656 
12,252 

412,414 

1,931,413 

3,404,853 
56,750 
56,521 
35,894 

15,706 
10,554 
38,291 

3,618,569 

p: preliminaire -: neant .. : non disponible 

Tonnes 
courtes 

Sel 

1965p 

$ 

4,740,135 
40,495 

100,290 
41,260 

18,245 
16,176 
39,908 

4,996,509 

qu' il la consommation en tant que produit de table. Les gisements connus for
ment une ample reserve, et les moyens de production peuvent ~tre multiplies 
au besoin. 

PROD UC TE URS 

Ontario 
D' epaisses couches de sel gisent sous la partie sud-ouest de l' Ontario, 

entre Kincardine et Amherstburg, il des profondeurs variant de 800 il 1, 800 
pieds. L' exploitation de cette ressource a place l' Ontario comme premier 

95188-36 
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TABLEAU 2 

Production et commerce, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Productionl Importations Exportations3 
Tonnes $ 

1956 1,590,804 319,124 333,935 
1957 1, 771, 559 367,483 457,888 
1958 2,375,192 340,887 906,7072 
1959 3,289,976 369,967 1,274,077 4,639,522 
1960 3,314,920 191,940 3,461,366 
1961 3,246,527 199,365 2,829,138 
1962 3,638,778 245,836 3,987,668 
1963 3,721,994 332,581 3,701,356 
1964 3,988,598 405,574 3,618,569 
1965p 4,331,100 441,601 4,996,509 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lExpeditions des producteurs. 2Chiffre corrige de fac;ona tenir compte de la teneur 
en sel de la saumure, d 'un volume estimatif de 500, OOO tonnes, exportee aux 
Etats-Unis en 1958. 3volume des exportations non disponible apr~s 1959. 
p: preliminaire .. : non disponible 

producteur de sel au Canada; sa production a atteint plus de 84 p. 100 du 
total canadien. 

Le sel gemme de l' Ontario est extrait d' une part a la mine Ojibway, 
exploitee par la Canadian Rock Salt Company Limited, et d' autre part a la 
mine Goderich, exploitee par la Sifto Salt Division de la Domtar Chemicals 
Limited. Dans ces deux mines, l' extraction du sel est faite selon les methodes 
par chambres et piliers, sans voie ferree. A la mine Ojibway, le sel est 
extrait d' une Couche de 18 pieds d' epaisseur situee a 980 pieds de profondeur; 
a celle de Goderich, la couche exploitee a 45 pieds d I epaisseur' et se trouve a 
1, 760 pieds de profondeur. 

Le traitement de la saumure est effectue a Sandwich, en banlieue de 
Windsor; a Amherstburg; a Sarnia, et a Goderich. A Sandwich, la Canadian 
Salt Company Limited produit du sel fin par evaporation de la saumure. Dans 
la mt)me localite, sa filiale, la Canadian Brine Limited, exporte sa production 
de saumure par pipe-lines a une usine de produits chimiques de Detroit (E .-U.). 
Etablie a Amherstburg, la Brunner Mond Canada, Limited fournit du sel pour 
l' industrie, de la cendre de soude, du chlorure de calcium et autres produits 
chimiques. A Sarnia, la Dow Chemical of Canada, Limited fabrique de la soude 
caustique et du chlore a partir de saumure provenant des puits appartenant a la 
societe. La Domtar Chemicals Limited exploite a Goderich des puits de sau
mure pour la production du sel fin par evaporation. Du sel fondu est produit a 
Sandwich a l' usine de la Canadian Salt Company Limited. 
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ATELIERS D' EVAPORATION 

1. Domtar Chemicals Limited, Sifto Salt Division, Nappan (N. -.E.) 
1. The Canadian Rock Salt Company Limited, Pugwash (N. -:E.) 
2. The Canadian Salt Company Limited, Sandwich ( Ont. ) 
2. Brunner Mond Canada, Limited, Amherstburg (Ont.) 
3. Domtar Chemicals Limited, Sifto Salt Division, Goderich (Ont.) 
4. The Canadian Salt Company Limited, Neepawa (Man. ) 
5. Domtar Chemicals Limited, Sifto Salt Division, Unity (Sask.) 
6. The Canadian Salt Company Limited, Lindbergh (Alb.) 

ATELIERS DE FUSION 

2. The Canadian Salt Company Limited, Sandwich (Ont.) 
5. Domtar Chemicals Limited, Sifto Salt Division, Unity (Sask.) 
6. The Canadian Salt Company Limited, Lindbergh (Alb.) 

MINES 

1. The Canadian Rock Salt Company Limited, Pugwash (N. -.E.) 
2. The Canadian Rock Salt Company Limited, Ojibway (Ont.) 
3. Domtar Chemicals Limited, Sifto Salt Division, Goderich (Ont.) 

Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent a ceux indiques 
sur la carte. 

95188-36~ 
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Nouvelle-Ecosse 
La Canadian Rock Salt Company Limited exploite a Pugwash une mine 

de sel gemme, selon les methodes par chambres et piliers. En forme de dtme, 
le gisement de sel est exploite en chambres de 20 a 25 pieds de hauteur, a une 
profondeur de 630 pieds. Certains gradins ont atteint le double de ces hauteurs. 
Al' usine, la saumure est faite a la surface a partir du sel gemme extrait de la 
mine et concentree en plusieurs operations a l' aide d' evaporateurs pour obtenir 
du sel fin. 

A Nappan, la Sifto Salt Division de la Domtar Chemicals Limited obtient 
du sel fin par evaporation a partir de saumure naturelle extraite a des profon
deurs de 1, 100 a 1, 800 pieds. 

Provinces des Prairies 
La Canadian Salt Company Limited produit du sel fin obtenu par evapo

ration a ses usines de Neepawa (Man.) et de Lindbergh (Alb.). A Neepawa, la 
saumure naturelle est extraite d' une profondeur de 1, 400 pieds et a Lindbergh 
de 3, 600 pieds. A Unity (Sask.), l' usine de la Domtar Chemicals Limited 
utilise la saumure naturelle provenant de couches situees a une profondeur de 
3, OOO pi eds pour la production du sel fin. Du gros sel de qualite superieure 
est obtenu par fusion a Unity et a Lindbergh. La Western Chemicals Ltd. , de 
Calgary, produit avec la saumure extraite de ses propres puits, de la soude 
caustique, du chlore et de l'acide chlorhydrique a Duvernay (Alb.). 

A UTRES VENUES 

Outre les couches de sel situees sous la region de Nappan-Pugwash, en Nouvelle
Ecosse, sous la partie occidentale du sud de l' Ontario, et sous la region de 
Lindbergh-Unity en Alberta et en Saskatchewan, des gisements de sel profonds 
existent sous la region de Mabou-Port Hood de l' tle du Cap-Breton; aux environs 
d' Antigonish, dans le comte d' Antigonish, en Nouvelle-Ecosse; sous la baie 
Hillsborough, Ile-du-Prince-Edouard; dans la region situee au sud de Moncton, 
au Nouveau-Brunswick; sous des secteurs etendus du sud-ouest du Manitoba, de 
la partie centrale de la Saskatchewan et de la partie nord-est de l' Alberta; dans 
la region situee au nord du Grand lac des Esclaves, et dans le voisinage de 
Norman Wells, dans le district de Mackenzie. 

Bien qu' aucun indice n' ait ete decouvert sur l' existence de gttes de sel, 
des sources salines indiquant la presence de sel sont nombreuses dans les 
regions suivantes: la partie sud-ouest de Terre-Neuve; le nord de la partie 
centrale de la Nouvelle-Ecosse; la region de Sussex, au Nouveau-Brunswick; le 
sud-ouest du Manitoba; le nord-est de l' Alberta; les tles VancouveretSaltspring, 
dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, et a Kwinitsa, al' est de Prince
Rupert en Colombie-Britannique. 

USAGES 

L' industrie chimique, en tant que grand consommateur de sel, l' utilise surtout 
dans la production de chlore et de soude caus tique. Le gros du sel entrant dans 
la fabrication de produits chimiques est employe sous forme de saumure. 
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TABLEAU 3 

Production mondiale en 1964 
(en milliers de torines courtes) 

Etats-Unis .................................................... . 
Chine ......................................................... . 
URSS ......................................................... . 
Grande-Bretagne .............................................. . 
Allemagne occidentale .......................................... . 
Inde .......................................................... . 
France ....................................................... . 
Canada ....................................................... . 
Autres pays ................................................... . 

Sel 

31,628 
12,100 
9,700 
7,435 
6,389 
5,122 
4,073 
3,989 

28,464 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108, 900 

Source: Bureau of Mines des :Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1964. 

TABLEAU 4 

Donnees se rapportant 1l la consommation de sel dans certaines 
industries canadiennes en 1963* 

(tonnes courtes) 

Fabricants de produits chimiques 
industriels - sel seche ...................................... . 

- saumure (contenu en sel) ........•................ 
Fonte de la neige et de la glace ................................ . 
Preparation des produits alimentaires ...................•...... 
Abattoirs et salaisons ........................................ . 
Usines de pa.te et papier ...................................... . 
Glace artificielle ............................................ . 
Tanneries .................................................. . 
Savons et agents de nettoyage ................................. . 
Teintures et apprllt des textiles ...•............................ 
Brasseries .....................................•............. 
Salage du poisson ........................................•.... 

Source: Bureau federal de la statistique. 

405,476 
939,100 
750,000e 
50,098 
55,622 
61,025 

389 
15,389 

2,471 
1,570 

538 
75,oooe 

* Annee la plus recente pour laquelle on dispose de toutes les donnees. 
e: estimatif 
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Au cours des dernieres annees, le tonnage de sel employe a la fonte de 
la glace et de la neige sur les routes et la stabilisation des chemins de terre, 
s' est accru au point que ce marche est actuellement le second. 

D' enormes quantites de sel sont utilisees dans la preparation des pro
duits alimentaires, la conservation des viandes et du poisson, le tannage des 
peaux, la teinture des etoffes, la fabrication du savon, la fabrication de la pa.te 
et du papier, en refrigeration, pour la regeneration dans les adoucisseurs d'eau, 
et comme pierre a lecher pour le be tail. 

TECHNOLOGIE 

Le sel se presente comme sel gemme a l' etat solide, en solution ou sous forme 
de saumure. Dans les conditions favorables a l' evaporation, les sels solubles 
sont cristallises et deposes a partir de solutions saturees. Des depots de chlo
rure de sodium atteignant plusieurs milliers de pieds d' epaisseur ont ete formes 
par les eaux de mer a la suite de conditions lagunaires. Le carbonate de calcium 
et les sulfates sont frequemment assoc!es au chlorure de sodium et, aux endroits 
oii l' evaporation a ete totale, des sels magnesiens et potassiques se sont formes. 

Certains gisements se sont formes par evaporation des eaux contenant 
des sels lixivies provenant des materiaux environnants. Ces bass ins sali~res 
peuvent contenir d' enormes quantites de carbonates, de sulfates et de bore. 

Le sel etant dote de qualites plastiques peut ~tre force de fluer 
lorsqu' il est soumis a de fortes pressions. Les structures en forme de dOme 
sont le resultat de tels ecoulements des depots de sel souterrains. 

Au Canada, la production de sel provient de gttes souterrains exploites 
par abatage ou par voie de solution. Les travaux d' abatage sont executes selon 
la methode des chambres et piliers, al' aided' un materiel lourd qui permet 
l' extraction et le traitement d' importants volumes de sel a un cont unitaire peu 
eleve. La dimension des chambres et des piliers depend de la profondeur de la 
mine et de particularites rencontrees dans certaines mines determinees. Les 
chambres peuvent avoir de 30 a 60 pieds de cote et de 18 a 50 pieds dehauteur. 
Dans l' extraction par voie de solution, une circulation d' eau est etablie dans un 
puits fore jusqu' a la couche de sel, pour recuperer la saumure en surface oii 
elle est traitee dans des evaporateurs sous vide. Un producteur canadien utilise 
les menus et la crotlte de sel gemme pour faire une saumure obtenue par un 
procede special. Cette saumure est ensuite traitee par evaporation sous vide 
pour obtenir du sel fin evapore. 

L'utilisation, ou du sel gemme ou du sel evapore, leur qualite et le calibre 
de tamisage acceptables sont regis par les exigences du marcM. Generale
ment, le sel gemme est broye, tamise, et expedie en vrac ou en sacs. Les 
menus de sel gemme peuvent tltre agglomeres dans le but de permettre une plus 
grande recuperation des grosses particules. Une partie du sel fin evapore est 
fac;onnee en blocs 1 pierres a lecher OU briquettes 1 ces dernieres etant broyees 
et calibrees selon l' usage auxquelles elles sont destinees. En fonction des 
besoins, divers additifs tels que l' lode, le cobalt et divers agents destines a 
a emp~cher le durcissement sont ajoutes au cours du traitement. 

Le pourcentage variable de gypse, d' anhydrite et de calcaire, contenu 
dans le sel gemme extrait de certains gisements, necessite l' application d' un 
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traitement d' enrichissement. Les impuretes etant moins friables que le sel, il 
est d' usage courant d' ecroQter les plus gros morceaux apres le broyage secon
daire des blocs de sel gemme. De re cents progres dans les domaines du triage 
electronique et de la separation thermoadhesive ont perm is l 'utilisation pratique 
de ces techniques pour ameliorer la qualite du gros sel gemme destine ~ 
certains marches qui exigent du sel tres pur. 

CANADA 

TARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 
britannique 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

Sel pour l' industrie de la p~che en franchise en franchise 
Sel en vrac en franchise 3c. les lOOliv. 
Sel en sacs, barils, etc. 

Sel de table 

ETATS-UNIS 
Sel en vrac 
Sel en sacs, barils, etc. 
Sel sous forme de saumure 

en franchise 

S% 

3. Sc. les 
100 liv. 

10% 

1. 7c. les 100 liv. 
3.Sc. les 100 liv. 
10% ad valorem 

Tarif 
general 

en franchise 
Sc. les 100 liv. 

7. Sc. les 100 liv. 

1S% 
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Le selenium et le tellure 

A. F. KILLIN* 

LE StL~NIUM 

Le selenium est recupere comme sous-produit du cuivre lors du traitement des 
boues provenant des cuves d' affinage electrolytique. C' est un semi-metal gri
satre aux proprietes electriques caracterisant le groupe de metalloides semi
conducteurs. Les deux affineries de cuivre au Canada ont obt~nu dans leurs 
ateliers de recuperation de selenium une production totale en 1965 de 504, 109 
livres, d'une valeur de $2,435, 704. Cette production represente par rapport a 
1964 une augmentation de 38, 363 livres, d'une valeur de $176, 836. 

A Montreal-Est (Quebec), la Canadian Copper Refiners Limited 
exploite le plus grand atelier de recuperation de selenium au Canada. L' affi
nerie de cette societe traite les anodes de cuivre de la fonderie de la Noranda 
Mines Limited, de Noranda (Quebec), et de celle de la Gaspe Copper Mines, 
Limited, de Murdochville (Quebec), ainsi que du cuivre ampoule provenant de 
la fonderie de l' Hudson Bay Mining and Smelting Co. , Limited, de Flin Flon 
(Man.). L' atelier de selenium peut produire du metal de qualite marchande a 
99. 5 p. 100 de Se, du metal tres pur a 99. 9 p. 100 de Se et une grande variete 
de composes metalliques et organiques de selenium. L' usine possede une 
capacite annuelle de 450, OOO livres de selenium metal et de sels de selenium. 

L' atelier de recuperation de selenium de l' International Nickel Company 
of Canada, Limited, a Copper Cliff (Ont. ), dont la capacite de production 
annuelle est de 270, OOO livres, traite des boues provenant de son affinerie de 
cuivre electrolytique de Copper Cliff et de son affinerie de nickel de Port 
Colborne (Ont. ). Le produit marchand obtenu est de la poudre de selenium a 
99. 7 p. 100 qui traverse le tamis de 200 mailles. 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Selenium: production, exportations et consommation 

1964 1965p 

Livres $ Livres $ 

PRODUCTION 
Toutes formesl 

Quebec .....•......•.... 279,834 1,357,195 280,000 1,350,000 
Ontario .••••............ 104, 905 508,789 122,425 592,537 
Manitoba ..••.........•.. 36,178 175,463 51,596 250, 240 
Saskatchewan ...•........ 44,829 217,421 50,088 242, 927 

Total ..••.....••.•••.... 465, 746 2,258,868 504,109 2,435,704 

Affine2 ...•.•..•.......... 462,795 514, 595 ---
EXPORTATIONS, metal 
Grande-Bretagne .......... 199,800 1,081,810 218,600 1,151,521 
~tats-Unis. .•..•.......... 174,200 990,811 196,500 1,137,675 
Argentine .•....•.......•. 4,900 23,982 9,300 42,928 
Australie .••••••...••.••.. 4,400 18, 044 7,400 29,480 
Inde .....•....•....•..•.. 3,200 19, 541 4,800 23,274 
Rep. de l' Afrique du Sud· . · 2,800 13,306 4,800 23,015 

Autres pays · •... · • • · • · · · · 12,000 58,590 9,800 46,816 

Total. ......•.••.......... 401,300 2,206,084 451,200 2,454,709 

C ONSOMMA TION3 
(teneur en selenium~ ...•. 13,968 15,888 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lTeneur en selenium recuperable du cuivre ampoule traite dans les affineries 
canadiennes et le selenium affine tire du traitement des matieres premieres 
extraites au Canada. 2Comprend le selenium obtenu des rebuts. 3Chiffres 
fournis par les consommateurs. 
p: preliminaire 

CONSOMMA TION ET USAGES 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, le selenium a ete principalement utilise en 
electronique et a la fabrication de redresseurs a plaques seches. Avant la 
guerre il etait seulement utilise par les industries du verre, du caoutchouc, des 
produits chimiques et de l' acier. Le selenium etant un sous-produit de l' affi
nage du cuivre, sa quantite depend du taux de production du cuivre. Au cours 
des premieres annees de 1950, les necessites grandissantes de selenium en 
electronique, en concurrence avec les besoins des usages plus courants, ont 
amene une penurie de ce metal et fait monter le prix brusquement a plus de $15 
la livre. Les prix eleves et la faible production ont encourage la recherche de 
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TABLEAU 2 

Selenium: production, exportations et consommation, 1956-1965 
(en livres) 

Production Exportations3 Consommation4 
Toutes formesl Affine2 Metaux et sels 

1956 330,389 355,024 409, 729 31,669 
1957 321,392 332,011 228,051 15,572 
1958 306,990 342, 141 250,351 16,600 
1959 368,107 372,410 325, 712 22,156 
1960 521,638 524, 659 404, 410 14,461 
1961 430,612 422, 955 345,800 13,160 
1962 487,066 466,629 325,600 12,587 
1963 468,772 462,400 445,700 12,424 
1964 465,746 462,795 401,300 13,968 
1965p 504, 109 514, 595 451,200 15,888 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lTeneur en selenium recuperable du cuivre ampoule traite dans les affineries 
canadiennes et le selenium affine tire du traitement des matieres premieres 
extraites au Canada. 2Comprend le selenium obtenu des rebuts. 3De 1956 a 
1960, exportations de selenium et de ses composes, et a partir de 1961, expor
tations de metaux, de selenium en poudre et en grenaille, etc. 4ne 1956 a 1958, 
expeditions a l' interieur du pays de selenium produit par les affineries cana
diennes, et a partir de 1959, utilisation (exprimee en poids de metalloide) 
indiquee par les consommateurs. 
p: preliminaire 

TABLEAU 3 

Production de selenium du monde libre, 1963-1965 
(en livres) 

Etats-Unis ..•.•.•.....•.•••.•..•.••.. 
Canada .••..••...••.•••.•••••••..•.•. 
Japon ..••...••..•••••.•.••••.••••.... 
Suede ..•..•••..•.•..•••...•••....•... 
Belgique et Luxembourg (exportations) .. 
Zambia •.•••..••.•..••.••.••••..••.•. 
Autres pays .••••.••.•••••.•••.••••••. 

1963 

928,000 
468,772 
313,494 
198, 400e 

54,013 
62,891 
45,430 

Total .. ·••••• ·•.....•.•••.••.•••..••• 2, 071, OOO 

1964 

929,000 
465,746 
330,335 
198,400e 

94,lOOe 
57,631 
43,788 

2,119,000 

1965e 

561,000 
504, 109 
300,000 
200,000 
50,000 

Source: Bureau of Mines des ttats-Unis, Minerals Yearbook 19fi4 et Commo
dity Data Summaries, janvier 1966. 
e: estimatif .. : non disponible 
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TABLEAU 4 

utilisation industrielle du selenium au Canada, 1963 et 1964 
(en livres de selenium contenu) 

1963 

Verrerie . . . • . . . . . . . . • . . . . . . 6, 189 
Autres usages*. . . . . . . • . . . . . . 6, 235 

Total............ . • . . . . . . • . . 12, 424 

1964 

6, 498 
7,470 

13,968 

Source: chiffres fournis par les consommateurs au Bureau 
federal de la statistique. 
*Caoutchouc, acier, produits pharmaceutiques et en elec
tronique. 

substituts pour tous les usages et leur emploi a fait diminuer la demande de 
selenium. Au cours des trois dernieres annees, la stabilite des prix et les 
efforts faits par la Selenium and Tellurium Development Association ont permis 
d' obtenir de nouveaux marches et de reprendre graduellement les marbnes 
perdus. Les ventes et la consommation de selenium ont augmente; l' accrois
sement progress if de la demande est prevu ainsi que celui de la production. 

En verrerie, le selenium est utilise comme agent de coloration et de 
decoloration du verre. Ajoute en petites quantites aux fournees, il contribue a 
neutraliser la teinte verte donne au verre par le fer contenu dans le sable. Le 
verre rubis, verre rouge vif utilise dans la fabrication des feux d' arret et de 
signalisation, des feux arriere des vehicules, de divers feux maritimes et des 
bibelots decoratifs.est obtenu par une forte addition de selenium. En peinture 
et en ceramique, le selenium fournit des pigments qui varient de l' orange au 
rouge fonce et servent aussi de colorants des encres d' imprimerie pour les 
recipients en verre. 

En chimie, le selenium sert de catalyseur dans la fabrication de la 
cortisone et de l' acide nicotinique. Le selenium et ses composes entrent dans 
la preparation de produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies de 
peau des etres humains et des animaux et pour suppleer a un regime alimentaire 
deficient de ces derniers. 

Le selenium metal finement moulu et le diethyldithiocarbamate de sele
nium (selenac) sont employes dans l' industrie du caoutchouc naturel et synthe
tique pour accelerer la vulcanisation du produit,en ameliorer la maturation ainsi 
que les proprietes mecaniques des caoutchOUCS desulfures OU a faible teneur en 
soufre. Le selenac sert d' agent accelerateur dans la fabrication du caoutchouc 
butylique. 

L' addition de 0. 20 a O. 35 p. 100 de selenium ameliore la porosite des 
moulages en acier inoxydable. L' addition de ferroselenium d' une teneur de 55 
a 57 p. 100 de Se ameliore l' usinage et certaines autres proprietes de l' acier 
inoxydable et de l' acier recarbure plombe. 
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La consommation canadienne de selenium en 1965 a absorhe 1, 920 
livres de plus qu' en 1964 et a atteint 15, 888 livres. La moitie environ de ce 
tonnage a servi a la fabrication du verre, le reste est passe aux industries du 
caoutchouc, de l' electronique, de l' acier et des produits pharmaceutiques. 
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PRIX 

D' apres l' E & MJ Metal and Mineral Markets les prix aux Etats-Unis, en 1965, 
par livre de selenium, etaient les suivants: 

Poudre de qualite commerciale 
Selenium tres _pur 

$4.50 
6.00 
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A l' etat pur, sous forme 

de gros morceaux, poudre, 
iingots, blocs, de categorie 
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TARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 
britannique 

non produite au Canada en franchise 
Les memes formes que ci-

dessus produites auCanada 15% 
Sous forme d' alliage, de tiges, de 

feuilles OU de produits OUVres 15% 

tTATS-UNIS 
Selenium metal, anhydride et sels de selenium 
Autres composes de selenium 

LE TELLURE 

Selenium et tellure 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

15% 

20% 

20% 

Tarif 
general 

25% 

25% 

25% 

en franchise 
9% ad valorem 

Le tellure recupere au Canada est obtenu en meme temps que le selenium, a 
partir des boues de cuves provenant de deux affineries electrolytiques de cuivre 
et une de nickel. D' apres les donnees fournies par l' International Nickel 
Company of Canada, Limited et la Canadian Copper Refiners Limited, la produc
tion de ces deux usines en 1965 s' est elevee a 86, 264 livres, evaluees ii.$554, 793 
soit une augmentation sur 1964 de 8, 482 livres d' une valeur de $49, 210. La 
production de tellure affine a ete de 69, 930 livres. L' excedent des boues telluri
feres est garde en reserve. 

CONSOMMA TION ET USAGES 

Le tellure est recupere aux memes sources que le selenium et son rythme de 
production et l' accroissement de sa consommation sont regles par les memes 
facteurs. Le tellure absorbe par le corps soit par contact soit par inhalation 
a des effets physiologiques defavorables en communiquant une forte odeur d' ail 
a l' haleine et a la s ueur. La faible production, I' odeur et les proprietes toxiques 
du tellure en reduisent les usages industriels. 

Comme composant dans les alliages de gallium, de bismuth et de plomb, 
le tellure entre dans la fabrication d' appareils thermo-electriques employes 
pOUr la transformation directe de la Chaleur en electricite; ii SI emploie egale
ment en refrigeration grace a son effet Peltier. Malgre l' interet qu I eveillent 
ces appareils, la quantite de tellure utilisee dans cette fabrication n' a pas 
augmente aussi rapidement que prevu. 
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TABLEAU 5 

Tellure: production et consommation 

PRODUCTION 
Toutes formesl 

Livres 

Quebec...... . . . . . . . • • . . . . . 64, 063 
Ontario. . . . . . . . . . • • . . . . • . . . 7, 900 
Manitoba........... . • . . . . . . 2, 599 
Saskatchewan.............. 3, 220 

1964 

$ 

416,409 
51,350 
16,894 
20,930 

1965p 

Livres $ 

64,000 415,000 
9,115 54,325 
6,672 43,368 
6,477 42,100 

505,583 86,264 554, 793 Total. ....••.•... ··········~7_7~,_78_2~~~~-'-~~~~-'-~~~~~-'-~ 

Affine2 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80, 255 69,930 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CONSOMMATION (affine)3... 1,473 1,870 

Source: Bureau federal de la statistique. 
1comprend la teneur en tellure recuperable du cuivre ampoule qui a ete traite' 
et le tenure affine obtenu de matieres premieres provenant du Canada. 2Tellure 
affine de toutes provenances. 3Chiffres fournis par les consommateurs. 
p: preliminaire 

TABLEAU 6 

Production de tellure, 1956-1965 
(en livres) 

Toutes formes* Affine** 

1956 7, 867 15,915 
1957 31,524 34, 895 
1958 38,250 42,337 
1959 13,023 8,900 
1960 44,682 41,756 
1961 77,609 81,050 
1962 58,725 57,630 
1963 76, 842 79,570 
1964 77,782 80,255 
1965p 86,264 69,930 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Comprend la teneur en tenure recuperable du cuivre 
ampoule (teneur qui n' a pas necessairement ete recu
peree au cours de l' annee mentionnee) et le tenure 
affine tire de matieres premieres provenant du Canada. 
**Tenure affine de toutes provenances. 
p: preliminaire 
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TABLEAU 7 

Production de tellure du monde libre,1963-1965 
(en livres) 

1963 1964 l965e 

Etats-Unis ..... 201,000 145,000 140, OOO 
Canada ........ 76, 842 77,782 86,264 
Pevou ......... 26,634 46,757 35,000 
Japon ........•. 13,256 7,573 10,000 

Total ....•..... 317,732 277,112 271, 264 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Year
book et Commt>dity Data Summaries, janvier 1966. 
e: estimatif 

TABLEAU 8 

Emploi du tellure affine au Canada, 1963-1964 
(en livres de tellure contenu) 

Usages 
Alliages metalliques .... . 
Autres* ................ . 

Total .....•............. 

1963 

811 
l, 042 

1,853 

1964 

576 
897 

1,473 

Source: chiffres fournis par les consommateurs au Bureau 
federal de la statistique. 
*Caoutchouc et en electronique. 

Le caoutchouc contenant du tellure est plus resistant a l' usu-re et a 
l' abrasion. II est tres employe dans l' enrobage des cables mobiles utilises 
dans les mines, le dragage, le soudage, etc. La poudre de tellure et lediethyl
dithiocarbamate de tenure servent a ameliorer la maturation et les proprietes 
mecaniques du caoutchouc nature! ou synthetique, contenant peu ou point de 
soufre. Le diethyldithiocarbamate de tellure permet aussi de reduire la poro
site des parties epaisses en caoutchouc et, combine avec le mercaptobenzothiazol, 
il constitue un des agents accelerateurs les plus actifs connus pour la fabrication 
du caoutchouc butylique. 

Ajoutee au fer fondu, la poudre de tellure permet de regler la profon
deur de la trempe dans les moulages de fonte grise. Un alliage a 99. 5 p. 100 
de cuivre et o. 5 p. 100 de tellure sert a fabriquer des pointes a souder et du 
materiel utilise en radio et en equipement de communications, car il se prete 
au travail a chaud tout en demeurant tres malleable a froid, de plus. il est bon 
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conducteur de chaleur et d' electricite. Ajoute au plomb dans une proportion qui 
peut atteindre 0, 1 p. 100, le tellure augmente la resistance a la corrosion de 
cet alliage qui sert a revetir les cables sous-marins et l' interieur des reser
voirs contenant des substances chimiques corrosives. 

Au Canada en 1965, la consommation de tellure a absorbe 397 livres de 
plus qu' en 1964 et a atteint 1, 870 livres. Elle se repartie presque a part egale 
entre l' industrie des alliages metalliques et les industries du caoutchouc et de 
l' electronique. 

PRIX 

D' apres l' E & MJ Metal and Mineral Markets, le prix du tellure aux:Etats-Unis 
en 1965, par lots de 100 livres en poudre OU en brames, a ete de $6 la livre. 

CANADA 
En gros morceaux, 

poudre, lingots,etc. * 
Sous forme d' alliages, tiges, 

feuilles OU produits OUVres 

ETATS-UNIS 
Tellure metal 
Sels et composes de tellure 

T ARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 
britannique 

en franchise 

15% 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

15% 

20% 

8% ad valorem 
10% ad valorem 

Tarif 
general 

25% 

25% 

*Ce tarif s' applique seulement si le produit classe entre dans une categorie ou 
un genre non fabrique au Canada. En cas contraire, le tarif immediatement au
dessous est applicable. 



557 

Les silicides 

R.K. COLLINGS* 

La silice' OU anhydride de silicium' se presente generalement al 'etat de quartz' 
sous forme de sable, de gres, de quartzite et de quartz filonien. De nombreux 
gites existent au Canada mais seuls les gftes possedant une haute teneur en 
silice presentent un interet commercial. La production actuelle provient en 
majorite des provinces de l'Ontario, du Quebec, du Manitoba, de la Saskat
chewan et de la Colombie-Britannique. L'extraction comprend surtout du 
quartzite, du gres en morceaux et du sable utilises comme fondants en metal
lurgie. En 1964, la silice utilisee comme fondant a represente 73 p. 100 de la 
production; le reste etait constitue de silice en gros morceaux entrant dans la 
preparation du ferrosilicium, de sable entrant dans la fabrication du verre et 
du carbure de silicium, ainsi que de sable utilise au sablage dans l 'industrie 
metallurgique, etc .. Avec un total de 2,400,000 tonnes, la production de silice 
en 1965 a augmente de 12.5 p. 100. La valeur, d'un montant de $4,900,000, a 
depasse de pres de 10 p. 100 celle de 1964. 

La valeur des importations de silice (y compris la brique refractaire) 
a atteint $5, 400, OOO enregistrant une augmentation de 8. 5 p. 100 en 1965. 
Maigre l 'accroissement de la production nationale, les importations de sable 
siliceux ont augmente de 8 p. 100 atteignant 834, 780 tonnes d 'une valeur de 
trois millions et demi de dollars. Par contre, les importations de brique sili
ceuse ont diminue de plus de 30 p. 100. confirm ant la tendance a utiliser plus 
largement les matieres refractaires de base dans la production de l 'acier sur 
sole. · 

Les exportations de silice en 1965 ont atteint 111,533 tonnes d'une 
valeur de $369, 310. Compo sees de silice en gros morceaux pour la production 
de ferrosilicium et de silice concassee servant a la fabrication d 'abrasifs arti
ficiels, elles ont ete expediees en majorite aux Ihats-Unis par les provinces de 
l'Ontario et de la Colombie-Britannique. 

*Division du traitement d·=is mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Silicides: production et commerce 

1964 1965p 

Tonnes Tonnes 
courtes $ courtes $ 

PRODUCTION, quartz et 
sable siliceux* 

Par province 
Ontario ...........•••••.. 1,127,425 836,937 1,247,000 915,500 
Quebec ••.••.•....•.•.••• 459,195 2,692,249 493,042 2,688,368 
Manitoba .•••.•...••.••.. 301,472 644,157 389,601 737 ,485 
Saskatchewan. •..•.•.•...• 187,179 169,977 168,339 134,671 
Colombie-Britannique •••.. 42,002 162,718 83,573 467 ,615 

Total. ..•••.••...••.•.••• 2,117,273 4,506,038 2,381,555 4,943,639 

Par usage 
Fondant ••••••••••••••••• 1,538,461 1,223,768 
'Ferrosilicium ..•••••.•••• 236,321 900,202 
Carbure de silicium. •••••. 83,975 561,004 
Verrerie ••••••••••••.••.. 123, 791 819,008 
Fonderie .•....••.••••..•. 39,571 319,960 
Autres usages ..••••...•.• 95,154 682,096 

Total. •.....•..•...••.•.• 2,117,273 4,506,038 2,381,555 4,943,639 

IMPORTATIONS 
Sable siliceux 

Etats-Unis .....•.•...•... 765,686 2,877,472 826,139 3,221,479 
Norvege ..•.....••..•.... 3,617 37. 350 4,542 45,560 
Australie •.•.•.•.......•. 2,015 124,705 3,522 154,447 
Autres pays .•.....•.....• 582 20,143 577 30,942 

Total. .•.•..•..•.......•. 771,900 3,059,670 834,780 3,452,428 

Silex et guartz cristallise 
Etats-Unis .....•........• 5,168 282,182 5,014 330,930 
Autres pays ...•••..•••••. 8 45,123 90 64,179 

Total. .•....•.•.•••.•••.. 5,176 327,305 5,104 395, 109 



Tableau 1 (fin) 

IMPORTATIONS (fin) 
Brigue refractaire et autres 

formes similaires, silice 
Etats-Unis .............•. 
Autres pays ...•.......... 

Total. .................. . 

559 

Milliers 

3,170 
23 

3,193 

Tonnes 
courtes 

EXPORTATIONS, quartzite 
Etats-Unis ........•...••. 146,206 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Silicides 

$ Milliers $ 

1,557,420 2,062 1,533,554 
6,796 24 6,336 

1,564,216 2,086 1,539,890 

Tonnes 
courtes 

425,371 111,533 369,310 

*Expeditions des producteurs, y compris le quartz brut et broye, le gres et le 
quartzite broyes et les sables siliceux naturels. 
p: preliminaire 

Pour la plus grande partie de ses approvisionnements en sable siliceux, 
le Canada depend depuis toujours des Etats-Unis. Les fabriques de verre et de 
carbure de silicium et les acieries, situees pour la plupart dans le sud-est du 
Quebec et le sud de I 'Ontario, regions privees de depots naturels de sable de 
qualite superieure, sont les plus importants utilisateurs de sable siliceux. 
L'Industrial Minerals of Canada Limited, qui exploite un gisement de gres de 
Potsdam a Saint-Canut, comte des Deux-Montagnes (Quebec), et la Dominion 
Industrial Mineral Corporation, qui exploite un gisement de quartzite friable 
a Saint-Donat, comte de Montcalm (Quebec) prennent cependant une place de 
plus en plus importante sur le marche du Quebec comme fournisseurs de sable 
de haute qualite. Toutefois, en raison du coftt eleve de la production et du 
transport, ces producteurs se trouvent actuellement dans I 'incapacite de con
currencer le prix du sable importe sur le marche ontarien. 

L'interet marque par I 'industrie au developpement des sources de 
silice au Canada se maintient. Plusieurs societes dont la Leeds Metals Co. 
Ltd. et l'En-Ola Explorations Limited, de Montreal, explorent activement au 
Quebec des gites de silice comme sources eventuelles de sable siliceux; la 
premiere explore un gfte pres de Saint-Urbain de Charlevoix, la deuxieme un 
gfte pres de Sainte-Clothilde de Chateauguay. 

En Ontario, l'Algoma Central Railways explore presentement les 
ressources minerales possibles d 'une region de 88 milles carres situee au 
nord-est de Hearst. A la suite d'un contrat signe avec le gouvernement provin
cial, cette societe ferroviaire possede les droits exclusifs d 'exploration pour 



Quartz et 
sable siliceux 

1956 2,142,234 
1957 2,139,246 
1958 1,453,656 
1959 2,163,546 
1960 2,260,766 
1961 2,194,054 
1962 2,085,620 
1963 1,836,612 
1964 2,117,273 
1965p 2,381,555 

TABLEAU 2 

Silice: production et commerce, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production Importations 

Brique Silex ou Silex et 
siliceuse* Sable quartz pierre a 

(milliers de briques) siliceux cristallise silex broyee 

5,799 840,374 26,892 616 
4,308 744,867 13,718 528 
2,815 603,343 12,024 542 
1,926 792,129 13,815 786 

.. 720,826 10,521 1,232 

.. 693,210 10,327 1,339 

.. 765,431 8,960 1,193 

.. 787,157 11,887 1,812 

.. 771,900 5,176 

.. 834,780 5,104 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Ganister** 

562 
667 

Exportations 

Quartzite 

181,196 
232,299 

17,074 
147,412 

i3,057 
26,774 

156,205 
47,437 

146' 20.6 
111,533 

*Chiffres non disponibles apres 1959. A partir de 1960, silice a brique siliceuse incluse dans la production de quartz 
et de silice. **Compris dans importations de pierres diverses a partir du 1er janvier 1958. 
p: preliminaire •• : non disponible 

en 
O'l 
0 
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la recherche d'argile, de sable siliceux, de gypse, de marne et de fer. Les 
travaux d'exploration sont centres sur les deux rives de la riviere Missinaibi, 
dans les cantons de McBrien, d'Amery et de Habel. 

PRINCIPAUX PRODUCTEURS 

Quebec 
L'Union Carbide Exploration Ltd. extrait du gres quartzitique a Melo

cheville, comte de Beauharnois, pour la production de ferrosilicium a Beau
harnois. Les fines provenant de cette operation sont utilisees en fonderie, 
dans la fabrication de ciment pour beton et comme fondant en metallurgie. 

La societe E. Montpetit et Fils Ltee extrait egalement, dans la region 
de Melocheville, du gres qui est utilise par la Chromium Mining & Smelting 
Corporation, Limited pour la production de ferrosilicium a Beauharnois. 

La Dominion Industrial Mineral Corporation, de Montreal, produit de 
la poudre et du sable siliceux a partir d 'un depot de quartzite situe a Saint
Donat-de -Montcalm. La poudre siliceuse est produite et vendue par son atelier 
de Lachine. La plus grande partie du sable est vendue pour la fabrication du 
verre et du carbure de silicium. La societe a fait I 'acquisition d 'un empla
cement pres de Sainte-Agathe pour la construction d'une nouvelle usine, mais 
les plans des batiments ne sont pas encore termines. 

A Saint-Canut, comte des Deux-Montagnes, !'Industrial Minerals of 
Canada Limited, de Toronto, produit de la poudre et du sable siliceux a partir 
du gres de Potsdam. Le sable entre dans la fabrication du verre et du carbure 
de silicium et sert en fonderie. La poudre est utilisee par les acieries, comme 
additif dans les produits de fibrociment a base d 'amiante et dans divers produits 
de recurage. Au cours d'essais effectues sur une grande echelle pendant l 'annee 
a l'usine de Saint-Canut, du gres provenant de Sainte-Bcholastique, a dix milles 
de l 'usine, a ete traite et du sable de haute qualite a ete obtenu. Bien qu 'actuel
lement la carriere ne soit pas exploitee regulierement, le gres de Sainte
Scholastique est une source future de silice pour l 'usine de Saint-Canut. 

D'un gisement situe sur larivesud-ouestdulacBaskatong, laBaskatong 
Quartz Products, de Montreal, extrait et concasse du quartz en gros morceaux. 
Le quartz en gros morceaux sert a laproductiondemetauxsilicieset, enmoindre 
quantite,comme caillou de broyage. Le quartz concasse est vendu pour servir 
d 'agregat de fa9ade dans le beton ornemental. 

Ontario 
L'Union Carbide Canada Limited exploite une carriere de quartzite a 

Killarney, dans la formation Lorraine qui longe l 'extremite nord de la bale 
Georgienne. La quasi-totalite de la production est exportee aux usines de la 
societe aux Etats-Unis, pour servir a la fabrication de ferrosilicium. Lereste 
est employe au Canada a la meme fabrication. 

Manitoba 
La Winnipeg Supply and Fuel Company, Limited, de Winnipeg, exploite 

une sabliere dans l'Ue Black sur le lac Winnipeg. Le sable transporteaSelkirk 
est lave, classe et vendu aux verreries, aux fonderies et a d 'autres utilisateurs. 
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Colombie -Britannigue 
La Pacific Silica Limited extrait du quartz d 'une carriere pres d 'Oliver. 

Ce quartz broye et classe est vendu comme pierre de stucage, de gravier pour 
toiture et a volaille. Une partie de la production est exportee aux lf:tats-Unis 
pour entrer dans la fabrication du carbure de silicium et du ferrosilicium. 

Autres regions 
De la silice metallurgique extraite aux environs de Howick (Quebec) 

sert a la production de phosphore elementairea Varennes;presdeSudbury(Ont.) 
et a Thompson (Man.) elle sert a la fonte des minerais de nickel-cuivre, et en 
Saskatchewan a l 'ouest de Flin Flon (Man.) a la fonte du mineral de cuivre-zinc. 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET USAGES 

Silice en gros morceaux 

Fondant siliceux - Le quartz, le quartzite, le gres et le sable servent 
de fondants aux metaux communs dont la gangue est pauvre en silice. A cette 
fin, un produit a haute teneur en silice est necessaire; les impuretes telles que 
le fer et 1 'alumine en faible quantite importent peu. Generalement, la silice 
employee comme fondant est en morceaux variant de 5/16 de pouce a moins 
d'un pouce. 

Alliages de silicium - En gros morceaux, le quartz, le quartzite et le 
gres bien cimente sont employee dans la fabrication du silicium, du ferrosilicium 
et autres alliages du silicium. La teneur en silice doit etre de 98 p. 100; celle 
du fer (exprimee en Fe20 3) et de l'alumine, de moins de 1 p. 100 chacun, et la 
teneur totale en fer et en alumine au maximum de 1. 5 p. 100. La teneur en 
chaux et en magnesie do it etre inferieure a 0. 2 p. 100 dans chaque cas. Le 
phosphore et I 'arsenic sont nuisibles. La grosseur des morceaux utilises varie 
en general de plus d 'un pouce a moins de six pouces. 

Brigue siliceuse - Le quartz et le quartzite, broyes de fagon a tra
verser le tamis de huit mailles, servent a la fabrication de la brique siliceuse 
utilisee au revetement interieur des fours refractaires a temperature elevee. 
La teneur en fer et en alumine doit etre inferieure a 1 p. 100 dans chaque cas 
et celle des autres impuretes, telles que la chaux et la magnesie' doit etre 
infime. 

Agregat - En plus des applications traditionnelles dans le stucage, le 
quartz et le quartzite, concasses et classes selon la grosseur, trouvent de 
nouveaux debouches comme agregat de fa9ade dans les panneaux, dalles, trot
toirs et elements decoratifs prefabriques. La couleur et la texture y sont 
importantes. Certains architectes preferent un quartz blanc et opaque,d'autres 
une variete brillante et translucide. 
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TABLEAU 3 

Chiffres disponibles sur la consommation des silicides, 
par industrie , 1964 

Silicides 

Tonnes courtes 

Fondant de fonderie* ....••••...•.•••••.•••••. 
Verrerie (fibre de verre comprise) ••.••.•.•••• 
Sable de fonderie •.....•....••...•..•..•.•..• 
Abrasifs artificiels .......•..........•..•..•• 
Ferrosilicium .................•............. 
Engrais , nourriture pour betail et volaille •.... 
Produits chimiques ......................... . 
Produits ceramiques ....................... . 
Produits d 'amiante •......................... 
Peintures ••.••••.•••••••••••.•..•..•....... 
Savons, nettoyeurs et detergents ............. . 

Autres ••••..••.•.••. ·• · • • • · • · · · · · · · · · · · · · • · 

Total. .........•...•... · •.. ··•···•···•·•••·· 

Source: Bureau federal de la statistique. 

1,538,461 
347,531 
235,340 
131,993 
144,820 

15,526 
18,309 
12,187 
24,168 

1,450 
1,088 

20,723 

2,491,596 

*Production de quartz et de silice employee comme fondants. 

Autres usages - Le quartz et le quartzite en grosmorceaux sontutilises 
comme revetement dans les broyeurs a boulets et a tubes et comme garniture et 
bourrage dans les tours a acide. Les galets de silex naturels et arrondis, 
formes par 11 erosion OU } 'action de la mer a partir de gros morceaux de quartz 
et de quartzite,servent a la reduction par broyage de divers minerais non metal
liques. 

Sable siliceux 

Fabrication du verre - Le sable naturel et le sable obtenu par broyage 
du quartzite ou du gres entrent dans la fabrication du verre et des articles en 
silice fondue. La teneur en silice ne peut etre inferieure a 99 p. 100; celle du 
fer doit etre uniforme et inferieure a o. 02 p. 100. La teneur des autres impu
retes, telles que 1 'alumine, la chaux et la magnesie doit etre tres faible. L 'uni
formite de la granulometrie est importante; la totalite du sable devant traverser 
des tamis de 20 a 100 mailles. 

Carbure de silicium - Le sable utilise dans la preparation du carbure 
de silicium doit contenir 99 p. 100 de silice. La proportion de fer et d'alumine 
doit etre inferieure a 0. 1 p. 100 dans chaque cas. La chaux, la magnesie et le 
phosphore sont nuisibles. Un sable grossier est preferable pour la preparation 
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du carbure de silicimn, mais parfois des sables plus fins sont employee. Tout 
le sable dolt etre retenu par le tamis de 100 mailles. et la majeure partie par 
le tamis de 35 mailles. 

Fracturation hydraulique - Le sable utilise danslafracturationhydrau
lique des formations petroliferes doit etre propre et sec, posseder une grande 
resistance a la compression et une haute teneur en silice. il doit de plus etre 
exempt de tout compose absorbant les acides. Les grains doivent traverser des 
tamis de 20 a 35 mailles et etre suffisamment arrondis pour faciliter leur mise 
en place et permettre un maximmn de permeabilite. 

Sable de fonderie - Le sable nature I et le sable produit par la reduction 
du gres sont tres employee pour les moulages en fonderie. Les sables suscep
tibles de servir a cet usage varient beaucoup selon leur granulometrie et leur 
composition chimique. Les grains de preference arrondis doivent traverser 
des tamis de 20 a 200 mailles et etre classes conformement a leurs grosseurs. 

Silicate de sodimn - Le sable servant a la fabrication du silicate de 
sodimn doit contenir au minimmn 99 p. 100 de silice, au maximmn 0. 25 p. 100 
d 'almnine, O. 05 p. 100 de chaux et de magnesie combinees et 0. 03 p. 100 de 
fer. Sa granulometrie doit se situer entre 20 et 100 mailles. 

Autres usages - Le quartz, le quartzite, le gres et le sable grossiere
ment broyes et a grains tries par grosseurs servent de matiere abrasive dans le 
decapage au jet de sable et a la fabrication du papier de verre. Diverses qualites 
de sable sont utilisees pour la filtration des eaux dans les usines d'epuration. 
La silice entre aussi dans la fabrication -du ciment Portland. 

Poudre de silice 

La poudre de silice, obtenue par le broyage tres fin du quartz, du 
quartzite, du gres ou du sable, est utilisee dans l 'industrie de la ceramique 
pour la preparation de frittes a emaux et de silex a poterie. Elle est employee 
aussi comme charge inerte dans les produits a base de caoutchouc et de fibro
ciment, comme blanc de charge dans les peintures et comme abrasif dans les 
savons et les poudres detergentes. La poudre de silice entre courammentdans 
le beton pour la fabrication des produits traites a I 'autoclave. tels que les par
paings et les panneaux de construction. 

Cristaux de quartz 

Les cristaux de quartz possedant les proprietes piezo-electriques 
appropriees sont employee dans les appareils de controle de radio-frequence, 
les appareils de radar et autres appareils electroniques. Les cristaux utilises 
a ces fins doivent etre parfaitement transparents et exempts de toute impurete 
ou defaut. Individuellement chacun des cristaux doit peser 100 grammes ouplus 
et avoir au minimmn deux pouces de long et un pouce ou plus de diametre. Les 
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cristaux naturels du Bresil remplissent la plupart des exigences de la demande 
mondiale. toutefois. les utilisateurs ont tendance a leur substituer en partie des 
cristaux synthetiques d 'excellente qualite cultives en laboratoire a partir d 'une 
«semence» de quartz. 

La demande de cristaux de quartz au Canadaestfaibleetiln'yaprati
quement pas de production, car les importations provenant en majeure partie 
du Bresil et des Etats-Unis repondent aux besoins du pays. En 1963. derniere 
annee pour laquelle des donnees statistiques distinctes ont ete publiees. six 
tonnes evaluees a $286, OOO ont ete importees. La Quartz Crystals Mines Ltd. , 
de Toronto, produit occasionnellement un faible tonnage a sa mine pres de 
Lyndhurst (Ont.), destine a la vente aux musees, aux collectionneurs, etc. 

PRIX 

Le prix des differentes qualites de silice varie en fonction de l 'emplacement du 
gisement, de la purete et du degre d 'enrichissement requis ainsi que des condi
tions du marche. Le sable siliceux de haute qualite, par wagon, se vend de $8 
a $10 la tonne a Montreal et a Toronto. 

TARIFS DOUANIERS 

CANADA 
Sable et ganister. . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . • en franchise 
Silex ou quartz cristallise, broye ou non . • . . . . • . . • . . • . . • . . • . . . en franchise 

ETATS-UNIS 
Sable contenant 95 p. 100 ou plus de silice au poids avec un 

maximum de 0. 6 p. 100 d 'oxyde de fer, la tonne forte......... 50c. 
Quartzite, ouvre OU non • • • . • . . . . . • • . • . . . • • . . . . . . . . • • • . . . . . . • en franchise 
Silice non specifiquement mentionnee • . . • . • . . . . • • • • . . • • . . . . • • . en franchise 

95188-37 
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Le soufre 

C.M. BARTLEY* 

La penurie croissante de soufre dans le monde, en relation avec la demande 
courante, est devenue en 1965 une question tres serieuse. Les producteurs se 
sont trouves aux prises avec de nombreux problemes d'approvisionnement des 
marches, et les consommateurs avec la difficulte de se procurer du soufre, 
meme au prix fort. Par suite, la production canadienne de soufre sous toutes 
ses formes a augmente d'environ 10 p. 100 par rapport a 1964, et, en fin 
d'annee, !'expansion de nombreuses sources productrices etait entreprise. 
Les expeditions de soufre elementaire d'environ 6 p. 100 plus elevees, ont 
atteint 1,900,000 tonnes. Toutefois, cesexpeditions etant superieures a la pro
duction, la difference a dii etre comblee par des prelevements dans les reserves 
accumulees au cours des annees precedentes. 

Les importations et les exportations de soufre ont ete plus elevees 
qu 'en 1964; au Canada, la consommation au cours de 1965 a depasse les 540, OOO 
tonnes consommees en 1964, bien que les donnees definitives de la statistique 
ne soient pas encore publiees. La demande croissante de soufre pour la pro
duction d 'engrais phosphates et de pate et papier, accroit la consommation 
actuelle. Ces debouches, ainsi que le nouvel interet porte a la production 
d 1uranium, necessiteront des quantites supplementaires de soufre dans les 
annees a venir. 

De toutes les sources canadiennes de soufre, le gaz acide de I 'Alberta 
et de la Colombie-Britannique a fourni le plus fort accroissement de production 
qui' a ce rythme' devrait doubler en 1970 et approcher des quatre millions de 
tonnes. Les prix ayant augmente plusieurs fois au cours des dernieres annees 
et la production de soufre etant devenue tres interessante, des efforts intensifs 
viennent d'etre entrepris en vue d'accroitre la recuperation du soufre des gaz 
acides et d 'autres sources. Quelques nappes de gaz tres acide de I 'Alberta 
re9oivent une attention particuliere. La Great Canadian Oil Sands Limited 
produira du soufre en 1968; d 'autre part des agrandissements apportes aux 
usines existantes ainsi que de nouvelles installations, soit en cours de cons
truction soit encore a 1 'etat de pro jets en 1965' permettront d 'en produire 
egalement a partir de gaz de fonderie et de pyrites. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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La penurie de soufre provient de demandes inattendues faites par plu
sieurs industries,mais elle est principalement due a la remarquable expansion 
de l 'industrie des engrais. Celle-ci absorbe environ 30 a 40 p. 100 de la pro
duction mondiale sous forme d 'acide sulfurique destine a la production d 'engrais 
phosphates. Au cours des trois dernieres annees, la consommation mondiale 
de soufre a augmente a un rythme annuel deux fois plus rapide environ que la 
moyenne habituelle de 4 a 5 p. 100. Jusqu 'a present, la penurie de soufre a ete 
comblee par des prelevements faits sur lea reserves,mais ces reserves com
mencent a s'epuiser. II semble tres peu probable qu'une diminution de la 
demande se produise car, par suite des besoins de l 'industrie des engrais, la 
demande peut au contraire s'accroitre encore. En se basant sur lea donnees 
statistiques de la production et du commerce et en considerant la tendance 
actuelle existant dans l 'industrie, il semble qu 'un changement fondamental se 
produit dans la demande mondiale de matieres premieres. Les emplois uni
versels tres diversifies du soufre mettent en evidence la necessite de deve
lopper la production et il est possible que de nouvelles augmentations de prix 
soient necessaires pour encourager une production correspondant aux besoins. 

PRODUCTION, COMMERCE ET CONSOMMATION 

La production canadienne de soufre de toute provenance, en legere augmen
tation, a atteint un peu plus de 2,590,000 tonnes. Les sources lea plus impor
tantes, notamment lea gaz naturels acides de l 'Alberta et de la Colombie
Britannique, ont produit, en 1965, un tonnage un peu plus eleve que l 'annee 
precectente; des agrandissements en cours et projetes accroitront de 600, OOO 
tonnes la capacite annuelle en 1967. L'augmentation des prix et la demande 
pressante de soufre motivent l 'utilisation des gaz acides a haute teneur en 
soufre, non employes il y a quelques annees. 

L'industrie extrait du soufre des gaz de fonderie lorsque des debouches 
pour l 'acide sulfurique existent a proximite de la fonderie. Ces producteurs 

TABLEAU 1 

Soufre: production et commerce 

PRODUCTION 
Pyrite et pyrrhotinel 

Poids brut ............. 
Teneur en soufre ....... 

Soufre present dans les gaz 
de fonderie2 ........... 

Soufre eiementaire3, ..... 

Total, teneur en soufre 

1964 

Tonnes 
courtes 

351,850 
173,182 

443,448 
1,788,165 

2,404,795 

$ 

1,126,167 

4,261,912 
18,637,597 

24,025,676 

95188-37~ 

1965p 

Tonnes 
courtes 

352,808 
174,503 

513,122 
1,907,723 

2,595,348 

$ 

1,889,226 

5,055,120 
23, 481, 947 

30,426,293 
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Tableau 1 (fin) 

1964 1965p 

IMPORTATIONS 
Soufre, brut et affine 

"?:tats-Unis ...•.........• 
Mexique ..•.•...•....... 
France •.........•...... 

Total. .•....•........... 

EXPORTATIONS 
Soufre dans les minerais 

(pyrite) 
E:tats -Unis ............. . 
Japon ...•............. 
Autres pays ••.......... 

Total. .......••......... 

Soufre, brut et affine 
:f:tats-Unis •.•..•........ 
Australie ..•.........•.. 
Rep. de l' Afrique du Sud 
Hongrie .......•....•... 
Taiwan ....••.......... 
Japon .•................ 
Inde .........•......... 
Venezuela .............• 
Nouvelle-Zelande ...... . 
Pologne .........••..... 
Belgique et Luxembourg 
Grece ................. . 
Autres pays .••......... 

Tonnes 
courtes 

149, 527 

40 

149,567 

633,293 
143, 761 

34, 970 
5,040 

87,335 
13,302 

5,947 
23, 8'64 
47' 899 
15,445 

23, 589 
260,142 

Total. .......•.........• 1, 294, 587 

CONSOMMA TION 
Soufre E\lementaire.... . . . 544, 392r 

Source: Bureau federal de la statistique. 

$ 

3,470,839 

3,682 

3,474,521 

846, 570 

31,975 

878,545 

7,986,280 
2, 488, 843 

577,585 
80,640 

1,590,792 
422,498 
101,568 
387,624 
734,487 
275,800 

448, 191 
4,431,353 

Tonnes 
courtes 

162,051 
100 

50 

162,201 

741,723 
202, 408 
77,786 
74,978 
73,117 
46,330 
45,359 
34,470 
34, 071 
29,108 
23,465 
23,140 
91,992 

$ 

3,821,092 
2,160 
5,627 

3,828,879 

903,358 
53, 460 
22,010 

978,828 

9,311,259 
4,117,033 
1, 760, 945 
1,512,993 
1,789,725 
1,347,190 
1,389,045 

946, 541 
738,163 
556,184 
430,332 
612,213 

1,979,469 

19,525,661 1,497,947 26,491,092 

585,441 

lExpeditions faites par les producteurs de pyrite et de pyrrhotine recuperees 
en sous-produits du traitement de minerais sulfures metalliques. 2y compris 
le soufre contenu dans l 'acide provenant du grillage de concentres de sulfure de 
zinc. 3Expeditions faites par les producteurs de soufre elementaire tire du 
gaz nature!; comprend aussi une petite quantite de soufre elementaire obtenue 
au cours du traitement de la matte de sulfure de nickel, a Port Colborne (Ont.) 
p: preliminaire -: neant •• : non disponible 
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TABLEAU 2 

Consommation de soufre elementaire au Canada 
(tonnes courtes) 

Divers produits chimiques* ............. . 
Pate et papier ......................... . 
Produits de caoutchouc ................. . 
Engrais ............................... . 
Acieries et fonderies ................... . 
Autres industries**· .................... . 

1963 

129,318 
332,550r 

3,125 
50,131 

1,375 
41,951 

Total .................................. 558, 450r 

Soufre 

1964 

140,526 
306,830 

2,257 
59,857 

8,445 
26,477 

544,392 

*Y compris les insecticides, herbicides, etc. **Y compris les produits de 
nettoyage, les detersifs, les savons, le verre et les produits du verre, les 
adhesifs, le s explosifs, l'empois, le traitement du sucre, du titane et de 
!'uranium. 
r: revise 

dependent sou vent d 'autres industries ou y sont intimement integres. Ce genre 
de production devrait prendre de l 'ampleur, les consommateurs etant alors 
certains d'obtenir les quantites dont ils ont besoin au moment ou les prix du 
soufre elementaire sont en hausse et OU la demande croissante peut etre diffi
cile a satisfaire. Les recents agrandissements a Trail, a Sudbury et a Valley
field confirment cette opinion. 

La production de pyrites a connu un leger accroissement par rapport a 
1964. Cette source sera de plus en plus mise a profit dans la production du 
soufre. 

Les importations de soufre en augmentant de 12 p. 100 ont atteint 
162,000 tonnes, et les exportations avec 15 p. 100 de plus ont approche 
1, 500, OOO tonnes. La valeur des exportations de soufre s 'est elevee de 35 p. 100 
par suite de I 'augmentation des prix. Celle des exportations de soufre contenu 
dans la pyrite a augmentedeplus de $100,000et aatteint$978,828. Les pays 
industriels absorbent la majeure partie de leur soufre sous forme d 'acide sul
furique. La consommation de soufre au Canada indique la diversite des usages 
et, de plus, demontre l'emploi exceptionnel d'un pourcentage relativement 
eleve de soufre non acide dans l 'importante industrie canadienne des pates et 
papiers. La consommation d'acide sulfurique s'accroit rapidement au Canada 
comme ailleurs; des quantites supplementaires de soufre seront necessaires 
afin de repondre a I 'expansion actuelle de l 'industrie des pates et papiers. 

Pyrites: pyrite, pyrrhotine et autres sulfures 

Au cours des dernieres annees, les pyrites ont tres peu servi a la production 
du soufre au Canada et, meme si on acontinuellementexportedespyritesdepuis 
plus de 70 ans, la valeur des exportations en 1965 a diminue du tiers de celle 
de 1957. La penurie continuelle de soufre favorisera sans doute I 'utilisation 
des pyrites au Canada et Ies exportations pourront probablement encore augmenter. 



TABLEAU 3 

Soufre: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production Importations Exportations Consommation 

Dans les 
Pyrite gaz de Soufre Total Soufre Sous d' autres Soufre 

expedieel fonderie2 elementaire3 elementaire Pyrite4 formes5 elementaire6 

1956 473,605 236,088 33,464 743,157 474,117 $2, 649, 349 4,331 431,202 
1957 515,096 235,123 93,327 843, 546 416,930 2,852,753 12,364 480, 941 
1958 512,427 241,055 94, 377 847' 859 375,331 1,879,251 7,608 515, 047 
1959 465,611 277,030 145,656 888,297 332, 430 1,018,608 26,526 483,482 
1960 437,790 289,620 274, 359 1,001,769 328,765 1,259,151 143, 040 507,810 
1961 255,376 277' 056 394, 762 927,194 329,556 899,755 217,866 513, 048 
1962 257,084 292,728 695,098 1,244,910 195,089 890,055 400,026 522,903 
1963 235,410 353, 243 1,249,887 1,838,540 150,637 937,883 820,929 558, 450r 
1964 173,182 443, 448 1,788,165 2, 404, 795 149, 567 878,545 1,294,587 544,392 
1965p 174,503 513,122 1,907,723 2, 595, 348 162,201 978,828 1, 497' 947 585,441 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lTeneur en soufre de la pyrite et de la pyrrhotine expediees par les producteurs. Dans ce cas, le soufre n' a pas neces
sairement ete entierement recupere. La pyrite utilisee en 1961, 1962 et 1963 dans la fabrication des agglomeres de fer 
en sous-produit n'est pas comprise. 2soufre contenu dans l'anhydride sulfureux liquide et l'acide sulfurique obtenu 
lors de la fusion de minerais sulfureux metalliques. Les chiffres de 1956 et des annees suivantes comprennent le soufre 
present dans l' acide prepare lors du grill age des concentres de sulfure de zinc. 3soufre elementaire tire du gaz naturel. 
Les chiffres de 1956 se rapportent a la production, tandis que ceux de 1957 et des annees suivantes se rapportent aux 
ventes. A partir de 1957, les chiffres indiquent la quantite de soufre elementaire obtenu lors du traitement de la matte 
de sulfure de nickel-cuivre, a Port Colborne (Ont. ). 4Teneur en soufre de la pyrite exportee. Pour l' annee 1956 et les 
suivantes, les chiffres des quantites exportees ne sont pas disponibles. 5Exportation de soufre tire du gaz naturel et 
autres sources. 6Consommation industrielle de soufre elementaire declaree par les consommateurs. 
p: preliminaire r: revise 
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TA.BLEAU 4 

Producteurs de pyrite et de pyrrhotine destinees 
a la production du soufre 

Soctete et emplacement 

Cominco Ltee 
Kimberley (C. -B.) 

Noranda Mines Limited, Noranda (Quebec) 

Quemont Mining Corporation, Limited, Noranda 
(Quebec) 

Normetal Mining Corporation, Limited, 
Normetal (Quebec) 

Produits 

802 
mineral de fer 

concentre de 
pyrite 

concentre de 
pyrite 

concentre de 
pyrite 

Soufre 

Usages 

vente 

vente 

vente 

Les sources canadiennes de pyrites sont tres importantes, mais elles 
ont rarement re<;u une attention serieuse. Lorsque le soufre elementaire etait 
disponible et a bas prix, la plupart des depots de pyrite etaient peu concurren
tiels. L'approvisionnement courant et les prix en cours dans l'industrie du 
soufre encouragent l' exploitation des pyrites comme source de soufre, de fer et 
peut-Mre d'autres metaux recuperables. Les sources de pyrites consistent en 
depots de sulfure de fer, souvent associes a de petites quantites recuperables 
de metaux communs ou precieux, ainsi qu'en de grandes quantites de concentres 
de pyrite ou de pyrrhotine, recuperables dans les mines de metaux communs. 
La pyrrhotine de sous-produits est actuellement utilisee comme source de fer 
par la Cominco Ltee et par !'International Nickel Company of Canada, Limited; 
quelques autres societes projettent de recuperer le fer et le soufre de ces con
centres. 

En Europe et au Japon, les concentres de pyrite sont tres employes 
comme source de soufre, le soufre eleinentaire etant plus rare et plus coO.teux 
mais, en Amerique du Nord, le soufre extrait par le procede Frasch a remplace 
en grande partie les pyrites depuis 50 ans. Bien que la production de soufre 
elementaire extraite par le procede Frasch et autres sources augmente, il sem
ble vraisemblable qu'une augmentation des prix sera necessaire afin de per
mettre aux pyrites de tenir une position concurrentielle sur le marche. Les 
sources connues de soufre elementaire ne semblent pas ~tre suffisantes a longue 
echeance, pour repondre aux besoins mondiaux prevus et un usage accru des 
pyrites semble certain. L'Amerique du Nord detient actuellement la majeure 
partie de la capacite mondiale de production de soufre elementaire; il est done 
peu probable que l' exploitation des depots de pyrites en tant que tels, soit 
effectuee pour en extraire du soufre. Cependant, il est certain que les pyrites 
de sous-produits connartront un usage croissant. 

Le tableau 4 presente la liste des prOducteurs canadiens ainsi que 
les renseignements generaux sur la nature de leur entreprise. 
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Gaz de fonderie 

Le gaz de fonderie, recupere pour la premiere fois et utilise comme source de 
soufre au Canada en 1928, a connudepuis une augmentation regulierede la.pro
duction jusqu'au niveau actuel de 513, 122 tonnes. Des tonnages d'anhydride 
sulfureux (S02),allant de faibles a moyens, sont recuperes des gaz residuels 
provenant des operations de fonderie; ces gaz sont concentres et transformes en 
acide sulfurique (H2so4) ou en anhydride sulfureux liquide. 11 demeure des 
limites assez strictes quanta !'utilisation du gaz de fonderie comme source de 
soufre car le produit logique qul en derive est l'acide sulfurique et, bien que cet 
acide soit precieux et tres utilise, ses proprtetes corrosives en rendent le 



"' "' -co 
co 
I 
"' co 

TABLEAU 5 

Usines de soufre dans l 'Ouest du Canada en 1965 

Annee de Pourcentage Capacite en 
Champ construction approximatif tonnes courtes 

Societe exploitante exploite de l 'usine en H2s Par jour Par anneel 

Usines actives (numerotees sur la carte et 
representees par le symbole: •) 

Shell Canada Llmited Jumping Pound (Alb.) 1951 4 llO 38,000 
2 Royalite Oil Company, Limited Turner Valley (Alb.) 1952 4 33 ll, 500 
3 Imperial Oil Llmited Redwater (Alb.) 1956 3 10 3,500 
4 The British American Oil Company Llmited Pincher Creek (Alb.) 1957 10 755 264,000 
5 Jefferson Lake Petrochemicals of Canada Ltd. Taylor Flats (C.-B.) 1957 3 330 115,000 
6 Texas Gulf Sulphur Company Okotoka (Alb.) 1959 35 415 145,000 
7 The British American Oil Company Llmited Nevis (Alb.) 1959 4-6 85 30,000 
8 Chevron Standard Llmited Nevis (Alb.) 1959 6 130 42,000 
9 Shell Canada Llmited Innisfail (Alb.) 1960 14 110 38,000 

10 The British American Oil Company Llmited Rimbey (Alb.) 1961 2 280 98,000 
11 Petrogas Processing Ltd. 2 Rimbey (Alb.) 1961 16 965 337,700 
12 Home Oil Company Llmited East Calgary (Alb.) 1961 1 56 19,600 
13 Canadian Fina Oil Llmited Wildcat Hills (Alb.) 1961 4 117 41,000 
14 Jefferson Lake Petrochemicals of Canada Ltd. Coleman (Alb.) 1961 14 420 147,000 
15 Texas Gulf Sulphur Company3 Windfall (Alb.) 1961 15-20 1,290 451,000 
16 Shell Canada Llmited Waterton (Alb.) 1962 22-27 1,550 542,000 
17 Amerada Petroleum Corporation Olds (Alb.) 1964 7 120 42,000 
18 Socony Mobil Oil of Canada, Ltd. 4 Wimborne (Alb.) 1965 16 368 128,000 
19 Hudson 's Bay Oil and Gas Company Llmited4 Edson (Alb.) 1966 2 269 94,150 

Total 2,587,450 

Usines en construction en 1965 (numerotees sur 
la carte et representees par le symbole: 0) 

1 Canadian Superior Oil Ltd. Harmattan (Alb.) 1966 42-53 915 320, 250 
2 Pan American Petroleum Corporation Crossfield East (Alb.) Capacite de production de soufre en 1968: 1, 800 tonnes 

Source: Office de la conservation du gaz et du petrole d'Alberta et autres. 
lAnnee de 350 jours ouvrables. 2sa capacite augmentera de 890 tonnes par jour en 1966. 3cette exploitation de soufre est la propriete de la Texas Gulf 
Sulphur Company. L'usine produira eventuellement 1, 800 tonnes par jour. 4Fonctionne depuis 1965. 
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transport dangereux et coftteux. L'acide sulfurique est done rarement expedie 
a plus de 200 milles. La production de cet acide est plus interessante lorsqu'il 
peut ~tre consomme dans quelque usine de transformation sur le lieu m~me de 
sa fabrication, OU a proximite. Plus de dix fonderies au Canada pourraient 
recuperer du soufre, mais la moitie seulement sont interessees a recueillir le 
S02 pour en faire du H2S04. Actuellement au Canada, !'equivalent en soufre 
d'anhydride sulfureux s'evaporant dans !'atmosphere depasse probablement la 
production du pays en soufre e!ementaire. 

Des usines situees a Arvida et a Valleyfield (Quebec), a Copper Cliff 
et Port Maitland (Ont.), ainsi qu'a Trail et Kimberley (C. -B.) produisent de 
l'acide sulfurique (H2SO,V a partir du S02. Les usines de Trail, de Valleyfield 
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et de Copper Cliff ont entrepris des agrandissements ou en dressent les plans. 
L'usine de la Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited recuperera 
en 1967 le gaz de fonderie pour en faire de l'acide a Belledune(N. -B.);~'autres 
operations futures sont a l' etat de projet. 

Soufre elementaire tire des sulfures 

Le soufre elementaire est recupere lors de l'affinage electrolytique de la matte 
de sulfure de nickel aux affineries de l'INCO a Port Colborne (Ont.) et a 
Thompson (Man. ) . 

De 1954 a 1959, par differents procedes, la Noranda Mines Limited 
avait recupere le soufre de la pyrite a Port Robinson (Ont.). Entre 1936 et 
1943, la Cominco a recupere quelque 200,000 tonnes de soufre elementaire a 
partir des gaz de sa fonderie de plomb-zinc; l 'INCO et la Texas Gulf Sulphur 
Company ont exploite a Copper Cliff en 1958 et 1959 une usine pilote recuperant 
le soufre elementaire desgaz de fonderie. Bien que dans les deux cas, les societes 
employaient du gaz de fonderie comme source de so2 gazeux, les pyrites pou
vaient etre egalementutilisees. On s'est servi d'autres methodes pour produire 
le soufre elementaire a partir de sulfures (les pyrites). parfois avec assez de 
succes. Le procede Orkla Grube a ete employe en Norvege et au Portugal et, 
plus recemment, on a recouru au procede finlandais d'Outokumpu pour la pro
duction du soufre a l'usine de Kokkola en Finlande; ce dernier procede est en
visage pour l'usine de la Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited, 
situee a Belledune au Nouveau-Brunswick, OU seront produitsalafoisdel'acide 
sulfurique et du soufre elementaire a partir des pyrites. Pour plusieurs rai
sons, aucun procede ne peut s'appliquer avec succes a toutes les pyrites, mais 
la demande de soufre encouragera la production a partir des sulfures. 

Soufre recupere dans les raffineries de petrole 

Nombre de petroles bruts contiennent des composes sulfures que le raffinage 
elimine sous forme d'acide sulfurique. Le soufre est alors recupere selon les 
procedes employes dans les usines d' epuration du gaz. Les raffineries de pe
trole brut importe, dans la region de Montreal et a Saint-Jean (N. -B.), four
nissent l'acide sulfhydrique destine a la production du soufre aux usines de la 
Laurentide Chemicals & Sulphur Ltd. et de !'Irving Refining Limited r·espec
tivement. 

Des usines semblables ont ete construites en Ontario dont l'une par la 
Shell Canada Limited a Oakville, une autre par laBritishAmericanOilCompany 
Limited a Clarkson et une troisieme par !'Imperial Oil Limited a Sarnia. Ces 
usines ont produit plus de 60, OOO tonnes de soufre en 1965 et de nouvelles ins
tallations en construction en 1965 a Dartmouth (N. -E.), Winnipeg (Man.) et 
Sarnia (Ont.) porteront, en 1966, a 140, OOO tonnes annuellement la capacite de 
production du soufre recupere dans les raffineries canadiennes de petrole. 

Soufre obtenu par d' autres procedes 

A l'usine d'affinage de Fort Saskatchewan (Alb.), la Sherritt Gordon Mines 
Limited utilise le procede de lessivage a l'ammoniaque dans le traitement des 

95188-38~ 
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sulfures de nickel, procede qui permet la recuperation du nickel et celle du 
sulfate d' ammonium comme sous-produit. Suivant l' estimation, ce procede a 
permis de recuperer en 1965 plus de 20, OOO tonnes de soufre. 

Gaz naturel sulfureux 

Le Canada est devenu un important producteur de soufre lorsque les travaux de 
prospection des champs petroliferes, commences en 1910 dans l'Ouest du pays, 
ont permis la decouverte accidentelle desreservesdegaznaturel, dontcertaines 
etaient acides du fait de leur teneur en sulfure d'hydrogene H2s. Pendant de 
nombreuses annees, l'accumulation des reserves de gaz a suscite peu d'inter~t. 
les debouches n' existant pratiquement pas sur les marches de l'Ouest canadien. 
D'autre part, la construction de pipe-lines assurant le transport de ce produit 
vers les grands marches americains et ceux de l'Est du Canada, dont on entre
voyait !'expansion, se revelait trop onereuse. Le transport du gaz vers les 
marches au moyen de pipe-lines pouvait se justifier, mais a deux conditions. 
En premier lieu, obtenir !'assurance que les reserves soient suffisamment 
vastes pour satisfaire la consommation canadienne pendant une certaine duree 
et repondre d'autre part a la demande d'exportation; en second lieu, obtenir 
!'approbation des organismes d'exportation et d'importation et negocier des 
contrats a long terme satisfaisants. Vers 1960, ces deux conditions etant rem
plies, la construction d'importants pipe-lines devenait possible. 

Lors de la mise en service des pipe-lines, la demande etait devenue 
tres elevee et, en raison de l'ecoulement presque complet des reserves de gaz 
doux, la necessite s'est imposee d'utiliser des gaz acides pour remplir les 
conditions des contrats. Le sulfure d'hydrogene etant toxique et tres corrosif 
il est impossible de transporter les gaz acides par pipe-lines oude les employer 
comme combustible sans danger. Afin de le transformer en combustible ven
dable, les societes ont construit des usines d'epuration en vue d'eliminer le 
sulfure d'hydrogene, les exces d'hydrocarbures liquides a etat gazeuxet certains 
gaz inactifs, leur permettant d'obtenir un gaz combustible conforme aux condi
tions prevues par les parties contractantes. Divers moyens permettent la 
conversion du HzS en soufre, et rendent possible en de nombreuses nappes de gaz 
contenant des quantites elevees de HzS, la recuperation de grandes quantites de 
soufre d'une trop grande valeur pour les laisser se perdre. Plusieurs produc
teurs de gaz nature! se sont trouves dans l' obligation de produire du soufre afin 
de vendre leur gaz. C'est ainsi que l'industrie canadienne du soufre est devenue 
une realite. 

Le sulfure d'hydrogene (acide sulfhydrique) est recupere par dilution 
du gaz acide dans une solution (habituellement de monoethanolamine) ayant une 
forte affinite pour le H2S. La solution concentree est purifiee par distillation de 
son sulfure d 'hydrogene qui est chauffe dans un four Claus avec une arrivee 
d 'air reglee. Les vapeurs de soufre en se condensant se deposent en gouttelettes 
de soufre liquide qui est ensuite pompe vers des cuves d'entreposage. 

Deux facteurs importants sont a la base de la production du soufre 
elementaire a partir de gaz nature! acide. Le premier concerne !'extraction 
obligatoire de l'hydrogene sulfure (HzS) et du soufre si l' on entend employer 
le gaz comme combustible; le second comprend la recuperation de produits de 
valeur dont deux au minimum, parfois jusqu'acinq. Cette production permet de 
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repartir les frais d 'exploration' de production et de traitement du gaz entre 
plusieurs produits, dont le soufre. Un gaz a forte teneur en sulfure d'hydro
gene peut etre une source principale de soufre dont la valeur doit couvrir pres
que entierement les frais de production. Un gaz de cette teneur n 'est exploite 
que lorsque la valeur marchande du soufre est elevee. D'autre part, un gaz 
brut possedant une teneur moyenne ou faible en H2S est exploite surtout pour 
ses hydrocarbures et, dans certains cas, le soufre n 'est qu 'un derive obtenu 
gratuitement lors de l 'epuration. On peut mesurer I 'importance que revet la 
grande variete de la teneur en sulfure d 'hydrogene des gaz au Canada et des 
repercussions que peut avoir la variation des prix du soufre dans l 'Ouest du 
Canada. II y a quelques annees, les prix tres bas ne permettaient pas !'ex
ploitation des gaz tres acides. Actuellement, les debouches etant de plus en 
plus nombreux et les prix plus eleves I 'exploitation de ces nappes se developpe 
rapidement. 

A la fin de 1965, I 'estimation des gaz acides dans la province d1Alberta 
indiquait des reserves de soufre de plus de 100 millions de tonnes; les reserves 
en Colombie-Britannique et en Saskatchewan sont mains importantes. 

Le tableau 5 indique la production de 18 usines en Alberta et d'lllle en 
Colombie-Britannique, laquelle production a totalise 1,780,000 tonnes en 1965. 
Deux usines situees l'une a Wimborne et l'autre a Edson (Alb.) ont commence 
la production en 1965; deux autres sont en construction OU sous plans a Harmattan 
East et a East Crossfield (Alb.). Ces usines qui s 'ajouteront aux pro jets 
d 'agrandissement a East Calgary, Jumping Pound et Nevis, permettront d 'aug
menter sensiblement la capacite de production en 1967 et 1968. La production 
prevue de soufre a partir du gaz acide atteindra plus de quatre millions de 
tonnes en 1970. 

Soufre des sables bitumineux de l 1Athabasca 

On connait depuis 1883 I 'existence de sables petroliferes le long de la riviere 
Athabasca, dans le nord de I 'Alberta. Leur etendue et leur nature ont ete 
etudiees il y a cinquante ans par S. C. Ells, de la Direction fecterale des mines. 
Bien qu 'ils contiennent des reserves enormes de petrole et une proportion plus 
faible mais notable de soufre, leur eloignement a decourage les premieres 
tentatives demise en valeur. Depuis quelque temps, cependant, l'interet des 
societes pour le potentiel petrolier de ces gisements s 'est ravive; quatre projets 
ont ete soumis au gouvernement albertain concernant differentes methodes 
d 'extraction du petrole. Le projet soumis par la Great Canadian Oil Sands 
Limited a ete accepte; la production de soufre, qui doit commencer en 1967, 
sera d 'environ 150, OOO tonnes annuellement. 

On estime les reserves petrolieres de ces sables a plus de 300 mil
liards de barils. Sur la base ponderale de 5 p. 100 de soufre, les reserves du 
metalloide atteindraient un milliard de tonnes. Exploites sur lllle grande 
echelle, il apparait que ces sables petroliferes reduiraient le danger d'une 
penurie future de soufre. 
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TABLEAU 6 

Donnees disponibles sur la consommation d 'acide 
sulfurique par industrie en 1963 

(tonnes courtes d 'acide a 100 p. 100) 

Industrie du fer et de l 'acier ................................•.. 
Autres emplois en siderurgie ................................. . 
Produits electriques ......................................... . 
Huiles vegetales ............................................. . 
Raffinage du sucre ........................................... . 
Tannage du cuir .................•............................ 
Teintureries et ateliers ...................................... . 
Pate et papier ............................................... . 
Traitement du minerai d'uranium .............................. . 
Engrais chimiques ........................................... . 
Plastiques et resines synthetiques ............................. . 
Savons et composes de recurage ........ , ...................... . 
Autres produits chimiques .................................... . 
Produits chimiques industrielsl ............................... . 
Raffinage du petrole .......................................... . 
Industrie miniere2 ........................................... . 
Divers3 .......•............. _ .......•....•........•......... ·~ 

60,297 
12,473 
5, 134 

225 
280 

2,446 
45 

48,787 
228,800 
289. 351 
23,576 
16,576 
12,702 

916,979 
12,221 
44, 100 
68,207 

Total ................................•.......•..•..........•• 1,741,599 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lee chiffre comprend la consommation d 'acide sulfurique fabrique par les 
entreprises classees dans ces industries et non destine a la vente. 2y compris 
les exploitations de minerais metalliferes ou non, de combustibles mineraux et 
de materiaux de construction. 3ee chiffre comprend l 'acide utilise pour les 
textiles synthetiques, les explosifs et autres derives du petrole et du charbon. 

Acide sulfurique 

La production d 'acide sulfurique a atteint en 1965 un nouveau sommet de 
2, 160, OOO tonnes (100% H2S04); elle devra continuer a se developper pour satis
faire la demande des industries de consommation en plein essor. Les dix-sept 
usines au Canada possedent une capacite annuelle de production d 'environ 
2,500,000 tonnes d'acide pur. Les importations, plusfaiblesquenormalement, 
ont atteint 3, 075 tonnes tandis que les exportations' plus elevees que d 'ordinaire. 
atteignaient 57, 113 tonnes. On estime que la consommation d'acide sulfurique 
a augmente de 11 p. 100 en 1965, atteignant 2, 100, OOO tonnes. 

On a commence,durant 1965, des travaux d'agrandissement aux usines 
d 'acide sulfurique de Trail (C. -B.), de Fort Saskatchewan (Alb.) , de Copper 
Cliff (Ont.), de Valleyfield et d 'Arvida (Quebec), et on projette la construction 
d 'une nouvelle installation a Belledune (N. -B.) en 1967. Une grande partie de 
l 'acide sulfurique consomme au Canada entre dans la production d 'engrais 
phosphates; I 'expansion prevue de cette industrie et I 'augmentation de la deman
de d'uranium necessiteront un developpement tres important de la capacite de 
production d 'acide sulfurique. 
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TABLEAU 7 

Acide sulfurique: production, commerce et consommation apparente, 1956-1965 

(tonnes courtes d 'acide a 100 p. 100) 

Consommation 
Production Importations Exportations apparente 

1956 1,052,000 2, 100 23,660 1,030,440 
1957 1,290,000 1,046 29,550 1,261,496 
1958 1,586,000 39,345 23,252 1,602,093 
1959 1,739,000 18,489 27,863 1,729,626 
1960 1,673,000 9,526 43,430 1,639,096 
1961 1,614,000 7,275 38,914 1,582, 361 
1962 1,696,000 7,162 34,960 1,668,202 
1963 1,790,000 5,634 37 ,316 1,758,318 
1964 1,960,000 4,209 67,409 1,896,800 
1965p 2,165,000 3,075 57' 113 2,110,962 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 

SITUATION DU SOUFRE DANS LE MONDE ET PERSPECTIVES 
POUR LE SOUFRE CANADIEN 

La production mondiale de soufre sous toutes ses formes, estimee a 29, 500, OOO 
tonnes metriques en 1965, connait une augmentation de plus de deux millions de 
tonnes sur le total de 1964. La consommation, de 1, 100, OOO tonnes plus elevee 
que la production, a fait reduire les reserves de soufre pour repondre a la 
demande. 

La production du monde occidental,d 'un total de 22, 800, OOO tonnes, a 
augmente d 'environ 7. 3 p. 100; celle des pays communistes s 'est accrue de 
5.5 p. 100, et a atteint 6,400,000 tonnes environ. Les entreprises aniericaines 
appliquant le procede Frasch ont contribue le plus a cette augmentation. Au 
cours de 1965, la production du Canada s'est accrue de pres de 10 p. 100, celle 
de la France est restee la meme et celle du Mexique a ete plus faible. 

La consommation mondiale a augmente de 1, 800, OOO tonnes et se 
repartit entre 650,000 tonnes aux Etats-Unis et 550,000 tonnes a l'Europe 
occidentale. Les exportations de soufre effectuees par les pays producteurs 
ont augmente d'environ 500,000 tonnes en 1965. Les principaux exportateurs 
sont les Etats-Unis, le Mexique, le Canada et la France; les Etats-Unis, le 
Canada et la Pologne ont augmente leur s exportations, la France et le Mexique, 
les ont diminuees. 

L'elevation rapide du nombre d 'usines d •engrais phosphates dans le 
monde est encore la principale cause de I 'augmentation de la demande de soufre 
(sous forme d'acide sulfurique), bien que la consommation des autres derives 
sulfuriques, acides ou non, se soit aussi accrue. On estime qu'en 1965, plus 
de 3,500,000 tonnes de soufre sont entrees dans la fabrication des engrais aux 
Etats-Unis; en 1975' le volume necessaire a cette industrie atteindra proba-
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TABLEAU 8 

Estimation de la production mondiale de soufre 
sous toutes ses formes 

(en milliers de tonnes metriques) 

1965 

Soufre Des Autres 
Pays elementaire pyrites sources* Total 

Etats-Unis ........ 7,638 366 838 8,842 
Canada ............ 1,685** 158 465 2,308 
Mexique ........... 1,595 lOe 1,605 
Europe occidentale . 1,928 3,462 1,657 7,047 
Autres pays du 

monde libre ...... 412 1,743 1,130 3,285 
Pays communistes .. 1,945 3,310 1,160 6,415 

Total. .....•....... 15,203 9,039 5,260 29,502 

1964 
Total 

7,482 
2, 116 
1,722 
6,995 

3,120 
6, 115 

27,550 

Sources: Chiffres fournis surtout par la British Sulphur Corp. Ltd. et par le 
Bureau of Mines des Etats-Unis. 
*Soufre des gaz de fonderie, d'anhydrite-gypse, d'oxyde epuise, de sulfure 
d 'hydrogene (autre qu 'elementaire) et sources de moindre importance. 
**Chiffre indiquant la production totale plutot que les expeditions. 
e: estimatif -: neant 

blement 7 ,500,000 tonnes. La consommation annuelle de soufre par les usines 
d'engrais au Canada, actuellem~nt de 140,000 tonnes, doublera d'ici 1970. Les 
besoins en engrais, urgents dans le monde entier, augmenteront avec le temps. 
Ainsi, la demande de soufre pour ce seul usage s'accentuera a un rythme beau
coup plus rapide que par le passe. 

Plusieurs faits importants survenus au cours de 1965 et au debut de 
1966 sont significatifs. Des travaux d 'exploration sont en cours en vue de loca
liser des gites de soufre dans plusieurs concessions du Golfe du Mexique au 
large du Texas. Huit societes importantes ont verse pres de 34 millions de 
dollars afin de s•assurer les droits d'exploration. Les concessions qui couvrent 
environ 72, OOO acres sont situees entre 30 et 80 milles au large de la cote a une 
profondeur variant entre 100 et 175 pieds. Trois mines Frasch, abandonnees 
anterieurement, ont ete remises en activite. 

La production de soufre mexicain a diminue quelque peu en 1965 a la 
suite de difficultes de production survenues a une mine. De plus, le gouver
nement mexicain a apporte des restrictions aux exportations afin d'augmenter 
les reserves; plusieurs societes ont execute des travaux d'exploration en 1965. 

En 1967, le soufre sera recupere du gaz acide et des rebuts de raf
fineries de petrole au Moyen-Orient. Des usines d•une capacite totale de pro
duction annuelle d •environ 700, OOO tonnes sont en chantier ou sont prevues en 
Ira:q, au Kuwait et en Iran. D'autres sources sont actuellement a l'etude. 
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Une nouv.elle source de soufre a ete decouverte dans le gisement de 
gaz de Meillon, en France, et la construction d 'une usine d 'une capacite annuelle 
de 150, OOO tonnes est en cours. 

Au debut de 1966, la decouverte de soufre elementaire dans I 'anhydrite 
en Nouvelle-Ecosse a fait commencer des travaux d'exploration. La Shell 
Canada Limited a decide de constituer une societe, la Commercial Solids Pipe 
Line Company, afin de construire, sur une longueur de 750 mille s, un pipe-line 
de 12 pouces de diametre pour le transport du soufre du sud de I 'Alberta a 
Vancouver. Le cofrt du projet est estime a 50 millions de dollars; le pipe-line 
devrait fonctionner en 1970. 

A la fin de 1965, les prix du soufre etaient sensiblement plus eleves 
que le bas point atteint en 1963 et de nouvelles augmentations sont attendues. 
En Amerique du Nord, les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, ont produit du 
soufre, mais a un prix plus eleve. Sur les marches d 'outre-mer, l 'approvision -
nement etait beaucoup plus difficile et des Ventes se faisaient a 40 OU 50 dollars 
la tonne. 

Aucune source d 'approvisionnement importante n 'a ete decouverte ces 
dernieres annees, mais le rythme de consommation du soufre a augmente sou
dainement. Actuellement, les sources exploitees ne suffisent pas a la consom
mation mondiale. Depuis 1963 l 'ecart entre l'offre et la demande n 'a ete comble 
que par les reserves accumulees anterieurement. Ces reserves etaient dange
reusement basses en 1965. Certains producteurs ne pouvaient prendre de nou
velles commandes, et la possibilite de recourir au contingentement etait envi
sagee. Le rythme accelere de l'activite industrielle, surtout celle de l'industrie 
des engrais, ne laisse prevoir aucune diminution de la demande de soufre. Etant 
donne l 'urgence de la demande et l 'insuffisance de la production, I 'augmentation 
constante des prix semble inevitable si I 'on veut encourager la mise en valeur 
de nouvelles sources d 'approvisionnement. Les ressources mondiales de 
soufre sont suffisantes, mais seul le prix de ce produit mineral en determinera 
!'exploitation. Bien que des efforts soient faits presentement afin d 'augmenter 
la production, il n'est pas certain que les prix actuels soient suffisamment 
eleves pour stimuler la production afin d 'approvisionner la demande croissante 
a travers le monde. Certains milieux estiment que la consommation mondiale 
de soufre atteindra 32 millions de tonnes d 'ici 1970 et que le rythme de crois
sance sera au mains le double de ce qu 'il etait anterieurement. 

Le Canada est l 'un des quelques pays dont les ressources depassent 
nettement Ies besoins du marche domestique, et qui peut d 'autre part augmenter 
considerablement sa capacite de production. Les deux principales sources de 
soufre au Canada, le gaz acide et le gaz de fonderie, sont bon marche, le soufre 
n 'etant qu 'un sous-produit obtenu de procedes employes a d 'autres fins. Le 
rendement de ces sources peut etre augmente; des mesures ont ete prises en 
ce sens a la fin de 1965. Le soufre sera aussi recupere des sables bitumineux 
en 1968 et plusieurs projets d'installations destinees a recuperer le soufre et 
l 'acide sulfurjque de la pyrite sont en cours. Ces programmes d 'expansion 
suffiraient en eux-memes a doubler la production canadienne de soufre d'ici 
1970. Toute hausse future des prix accelerera sensiblement I 'augmentation de 
la productivite. 
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L'avenir de l 'industrie canadienne du soufre est done plein de promes
ses. Les ressources sont disponibles, on ameliore les procedes de recupe
ration deja suffisants et le marche mondial est en pleine expansion. Enfin, les 
prix actuels et ceux prevus pour l 'avenir font de la production du soufre une 
entreprise rentable. 

PRIX 

Au cours du dernier trimestre de 1965 les prix du soufre au Canada, cotes dans 
la revue Canadian Chemical Processing, etaient les suivants: 

Soufre elementaire, par wagonnee franco usine, 
la tonne .......................•................... $17 

Suivant la revue Oil, Paint and Drug Reporter, les prix du soufre aux 
Etats-Unis, par tonne forte, s'etablissent ainsi au 27 decembre 1965: 

Soufre brut, clair, des Etats-Unis, en vrac 
franco wagon, mines ................•.............. $25.50 

Soufre brut d 'exportation, fr an co navire, 
ports du Golfe du Mexique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Soufre brut des Etats-Unis ou du Canada, 
franco ports du Golfe du Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

Soufre des Etats-Unis, fonce . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . 1 de moins 
Soufre brut du Mexique, franco navire, 

par tonne metrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 30 
Pyrites canadiennes, contenant de 48 a 50 

p. 100 de S, franco mines........................... 4.50 - $5 

TARIFS DOUANIERS 

CANADA 
Soufre brut, en canons ou en fleurs ...••.............. en franchise 

ETATS-UNIS 
Pyrites ............................•..............• en franchise 
Soufre elementaire ......•.....................••..•. en franchise 
Acide sulfurique ..............•..............•.•..•.. en franchise 
Anhydride sulfureux .....•........................... 12. 5% ad valorem 
Composes du soufre ...............••..•.•........... 10. 5% ad valorem 
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Le spath fluor 

J.E. REEVES* 

En 1965, la production canadienne de spath fluor, appellation commerciale de la 
fluorine, a augmente considerablement. La principale source a ete la mine 
Director a Saint-Laurent (T. -N.) exploitee par la Newfoundland Fluor spar 
Limited, filiale de l' Aluminium Limited, d' oil un produit a demi concentre est 
expedie a une seconde filiale, l' Aluminium du Canada, Limitee, situee a 
Arvida (Quebec). Suivant le rapport annuel de I' Aluminium Limited, le total 
des expeditions en 1965 a atteint 112, OOO tonnes courtes. La Pacific Silica 
Limited a produit une faible quantite de spath fluor de qualite metallurgique 
comme sous-produit resultant du traitement des silices en Colombie-Britannique. 

Les exportations ont consiste surtout en de petites quantites de minerai, 
a teneur speciale,expediees en Grande-Bretagne pour etre employees a des fins 
optiques. 

Les importations de spath fluor au Canada en 1965, avec un total de 
69, 848 tonnes courtes d'une valeur de plus de $2, 100, OOO, ont egale sensiblement 
les chiffres records enregistres en 1964. Le Mexique en demeure la principale 
source, malgre une augmentation en 1965 du volume des expeditions des Etats
Unis et de la Grande-Bretagne. Les produits importes sont surtout de qualite 
metallurgique. 

L' Aluminium du Canada, Limitee d' Arvida a enrichi le concentre de 
spath fluor provenant de Terre-Neuve pour le transformer en cryolithe arti
ficielle (fluorure d' aluminium et de sodium) en vue de son emploi dans la reduc
tion de l 'alumine en aluminium. L' Allied Chemical Canada, Ltd. importe du spath 
fluor de qualite a acide et exploite un atelier d'acide fluorhydrique a Valleyfield. 
Une certaine quantite de cet acide entre dans la fabrication du fluorocarbone 
utilise dans les propulseurs a aerosols et refrigerants. A North Brook ( Ont.), 
la Huntingdon Fluorspar Mines Limited fabrique une briquette de cinq livres de 
spath fluor importe de qualite metallurgique pour etre utilisee dans les travaux 
de fonderie. L'Electric Reduction Company of Canada, Ltd. produit de l'acide 
fluorosilicique derive de la roche phosphatee extraite a Port Maitland (Ont.) pour 
la fluoration des eaux de consommation. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Spath fluor: production, commerce et consommation 

PRODUCTION, expeditions 
Terre-Neuve ............. . 
Colombie-Britannique ..... . 

Total .................... . 

EXPORTATIONS 
Grande-Bretagne .......... . 

IMPORTATIONS 
Mexique ....•.............. 
Etats-Unis •..............• 
Grande-Bretagne .......... . 

Total ...............•..... 

Tonnes 
courtes 

58,515 
9,882 
1,589 

69,986 

CONSOMMATION ( donnees publiees) 
Fondant metallurgique . . . . . . 43, 663 
Verrerie.... •.. ... .•...... 1,999 
Divers (y compris la pro-

duction de l'aluminium).... 97, 178 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 840 

1964 

$ 

2,254,060 
4,736 

2,258,796 

5,625* 

1,653,323 
344,028 

63,326 

2,060,677 

1963 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Expeditions de cristaux pour emploi en optique. 
p: preliminaire .. : non disponible 

1965p 

Tonnes 
$ courtes 

2,544,000 
2,419 

2,546,419 

9, 575* 

54,785 1,587,655 
11, 776 390,873 
3,287 121,907 

69, 848 2,100,435 

1964 

45,600 
2,851 

107' 377 

155,828 

La consommation de ce produit dans tous les domaines augmente cons
tamment sur le marche canadien. La demande croissante des composes au 
fluorocarbone en particulier, ainsi que celle d'aluminium et d'acier indique une 
utilisation de plus en plus repandue des matieres premieres renfermant du fluor. 
Une hausse probable du prix regulier du Spath fluor devrait donner prochai
nement une valeur commerciale aux gisements canadiens. 
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TABLEAU 2 

Spath fluor: production, commerce et consommation, 1956-1965 

(tonnes courtes) 

Productionl Exportations Importations Consommation 

1956 140, 071 78,380 28, 148 96,126 
1957 66,245 23,630 14,547 70,761 
1958 62,0002 7 30,408 89,933 
1959 74,0002 3,774 26,588 96,016 
1960 11,0002 10,312 59,690 111, 835 
1961 78,6003 2,048 32,769 111, 542 
1962 77,7003 4 67,847 123,694 
1963 85,0003 4 66,798 142,840 
1964 96,0003 69,986 155,828 
1965p 112' 0003 69,848 

Source: a moins d'indication contraire, Bureau federal de la statistique. 
lExpeditions des producteurs. Les donnees statistiques sur le volume n'existent 
que jusqu'a 1957 inclusivement. 2Estimation du Bureau of Mines des Etats
Unis. 3Expeditions citees dans les rapports annuels de l' Aluminium Limited. 
p: preliminaire .. : non disponible 
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RESSOURCES CANADIENNES 

Des gisements de spath fluor sont exploites a Terre-Neuve, en Nouvelle-Ecosse, 
en Ontario ainsi qu' en Colombie-Britannique, ma is le gisement le plus important 
se trouve presentement a Terre-Neuve. Les filons et zones a veinules au sein 
d'une roche granitique de Terre-Neuve sont situes pres du village de Saint
Laurent dans la peninsule de Burin. De ces filons environ 1, 900, OOO tonnes 
de spath fluor ont ete extraites. Depuis 1940 la Newfoundland Fluorspar Limited 
a expedie de fa<;on continue un concentre de teneur moyenne vers Arvida. La 
St, Lawrence Corporation of Newfoundland Limited a produit du spath fluor de 
qualites metallurgique et acide de 1933 a 1957; toutefois,cette societe a eprouve 
de la difficulte a soutenir la concurrence sur les marches. Les reserves sem
blent apparemment considerables. La Newfoundland Fluorspar a recemment 
obtenu les droits d'exploitation des gisements et de l'usine de la St. Lawrence 
Corporation dans cette region. 

De 1910 a 1961, les filons de spath fluor pres du village de Madoc, dans 
l'est de l'Ontario, ont ete une source de spath fluor de qualite metallurgique. 
La production annuelle a passe de neant en 1926-1928 a plus de 11, OOO tonnes 
en 1948. La production totale est estimee a 120, OOO tonnes. Plusieurs gise
ments peu importants ont ete exploites par intermittence sur une petite echelle 
et a tres faible profondeur, en raison de problemes presentes par l'eau et 
l'insuffisance de capitaux. Des quantites importantes de spath fluor existent 
probablement a de plus grandes profondeurs dans la region. 

Durant les annees 1940 a 1949, environ 1, 400 tonnes de spath fluor de 
qualite metallurgique ont ete extraites des filons situes pres du lac Ainsley dans 
l' fle du Cap-Breton. De recents sondages effectues dans deux gisements ont 
indique la presence d'un potentiel de plus de deux millions de tonnes de minerai, 
contenant en moyenne 48. 5 p. 100 de barytine et 14. 5 p. 100 de fluor. 

La mine Rock Candy, en Colombie-Britannique, a produit du spath 
fluor de 1918 a 1925 puis en 1929 et en 1942. Des reserves importantes demeu
rent probablement dans ce gisement, mais le marche existant est insuffisant et 
ne permet pas la reprise des operations de cette mine. La propriete de la 
Rexspar Minerals & Chemicals Limited, situee pres de la voie du Canadien 
National a Birch Island (C. -B.) a ete l'objet de travaux de forage et d'explo
ration qui ont permis la decouverte d'un grand gisement de minerai de qualite 
moyenne susceptible d'~tre exploite a ciel ouvert et a coO.t reduit. Le minerai 
est a grain fin et difficile a traiter, toutefois I des recherches experimentales 
ont donne des resultats encourageants. Une augmentation des prix du spath 
fluor en stimulerait beaucoup l' exploitation. Des depots peu profonds situes le 
long de la riviere Liard dans la partie nord de la Colombie-Britannique sem
blent renfermer une grande quantite de spath fluor, ma is en raison de leur 
eloignE!ment des centres, le coO.t du transport rend l'entreprise non rentable. 

Le gisement de minerai stannifere de la Mount Pleasant Mines Limited, 
au Nouveau-Brunswick, contient une certaine quantite de spath fluor, proba
blement recuperable comme sous-produit. 
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TABLEAU 3 

Production mondiale de spath fluor 
(tonnes courtes) 

1963 1964 

Mexique .................. 530,893 687,917 
URSS ..................... 330,000 330,000 
France ................... 160,307 242,508 
Chine .................... 220,000 220,000 
Etats-Unis ................ 199,948 217' 137 
Grande-Bretagne .......... 84,878 171, 960 
Espagne .................. 169, 094 161, 135 
Italie ..................... 137,232 136,723 
Canada ................... 85,000 95,000 
Allemagne occidentale ...... 95,843 86,098 
Autres pays ............... 326,805 421,522 

Total ..................... 2,340,000 2, 770, OOO 

Spath fluor 

1965e 

700,000 

225,000 

140,000 
100,000 
90,000 

2,855,000 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1964 et 
Commodity Data Summaries, janvier 1966. 
e: estimatif . . . non disponible 

LE SPA TH FLUOR DANS LE MONDE 

L'utilisation de plus en plus frequente de !'aluminium, de l'acier et des produits 
chimiques au fluor, a entraine une hausse a l'echelle mondiale de la consom
mation du spath fluor. Aux Etats-Unis, la consommation a atteint le chiffre de 
950, OOO tonnes courtes en 1965, en comparaison des 898, 414 tonnes en 1964 et 
736, 350 tonnes en 1963. Une raison particulierement importante de la hausse 
de la consommation reside dans l'emploi du spath fluor par l'industrie chimique, 
specialement dans la production des composes de fluorocarbone servant a la 
fabrication des aerosols, des refrigerants et des plastiques. L'utilisation des 
composes de fluorocarbone deviendra de plus en plus frequente avec la diversite 
d'applications nouvelles tant en Amerique du Nord qu'en Europe. 

11 n'y a presentement aucune penurie de spath fluor, toutefois, seules 
quelques sources importantes doivent repondre awe besoins et a la demande 
mondiale de ce mineral: aussi les expeditions se font-elles sur de tres longues 
distances. Avec l'augmentation de la demande de spath fluor des hausses de 
prix deviendront inevitables pour maintenir les approvisionnements, elles per
mettront a des gisements de pauvre qualite situes dans plusieurs pays de devenir 
une ressource importante. A moins de decouverte soudaine de quelque 
autre source de fluor, comme celle qui pourrait se produire par la recuperation 
eventuelle sur une grande echelle du fluor comme sous-produit du traitement de 
la roche phosphatee, les perspectives futures du spath fluor paraissent 
excellentes. 
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A mesure que les producteurs d'acier adopteront le spath fluor en 
boulettes plutot qu' en morceaux, les gisements non exploites commercialement 
seront certainement mis en valeur; le minerai de ces gftes doit etre broye fin 
pour procecter a la concentration appropriee du fluor. Le producteur de spath 
fluor en boulettes pourrait aussi elaborer un produit de qualite pour acide, en 
enrichissant davantage le concentre employe pour fabriquer des boulettes de 
spath fluor de qualite metallurgique. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Le spath fluor s'emploie a deux fins generales: comme fondant en metallurgie 
et en ceramique et comme source de fluor pour les produits et composes chi
miques. 

En siderurgie il est utilise comme fondant pour facilite la fusion des 
charges des hauts-fourneaux et ameliorer la separation du metal des laitiers. 
11 s'est avere l'un des fondants les plus efficaces. Le spath fluor de qualite 
metallurgique servant a cette fin se vend ordinairement sur la base d'une teneur 
minimum de 85 p. 100 en CaF2, d'un maximum de 5 p. 100 en Si02 (silice) et 
de 3 p. 100 en soufre; en morceaux la grosseur doit varier de 3/8 de pouce a 
2 pouces avec un maximum de fines de 15 p. 100 de !'ensemble. Le spath fluor 
est aussi utilise comme fondant dans les fonderies et dans la composition du 
magnesium. 

Un spath fluor de qualite ceramique plus pur et sous forme de poudre 
est destine aux industries de la ceramique, du verre et des produits de recou
vrement emailles. 11 doit contenir au minimum 94 p. 100 de CaF2, au maximum 
3. 5 p. 100 de CaC03 (carbonate de calcium), 3 p. 100 de Si02 et 0.1 p. 100 de 
Fe203 (oxyde ferrique). 

Le spath fluor est le meilleur produit utilise comme fondant dans le 
procede electrolytique Hall pour la production d'aluminium. Transforme en 
acide fluorhydrique, il sert a produire de la cryolithe artificielle, fondant prin
cipal employe pour la fusion de l'alumine dans la cellule Hall. Peu de spath 
fluor est utilise directement dans le bain. 

Le spath fluor demeure la matiere premiere principale de l'industrie 
des produits chimiques au fluor, y compris les manufactures d' acide fluorhy
drique, de gaz fluor ainsi que des produits chimiques au fluor et ses derives. 
Les substances chimiques fluorees servent au traitement de l'uranium, a l'alky
lation de l' essence et a la production de carburants tres puissants servant a la 
propulsion des fusees spaciales. Le fluor et l'acide fluorhydrique entrant dans 
la fabrication des melanges frigorifiants, des gaz propulseurs a aerosols, de 
produits chimiques, de nombreux produits intermectiaires et de produits de 
consommation en matiere plastique au fluorocarbone. 

Le spath fluor destine a la preparation de l'acide doit etre Conforme 
aux prescriptions les plus rigoureuses. 11 doit avoir une teneur en CaF2 de 
plus de 97 p. 100 et au minimum 1 p. 100 en Si02. 11 s'emploie sous la forme 
de fines particules. 

L'acide fluoros ilicique, le fluorure de sodium et parfois un peu de fluorure 
de calcium sont utilises pour la fluoration des eaux de consommation publiques. 
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PRIX 

Au debat de l' annee 1965 le prix au Canada, cote par l' Aluminium du Canada, 
Limitee, etait: la tonne nette, franco Arvida (Quebec) qualite ceramique, en vrac, 
grossier, avec les prescriptions suivantes, teneur CaF2 94% minimum, 4. 5% 
au plus de CaC03, 2. 6% au plus de Si02 et 2% au plus de Fe203, $61. 50. 

Selon l' E & MJ Metal and Mineral Markets du 13 decemb;re 1965, les 
prix aux Etats-Unis etaient les suivants: la tonne courte, franco Illinois 
(Kentucky), en vrac: 

Qualite metallurgique 
72 1/2% en CaF2 
70% en CaF2 
60% en CaF2 
Boulettes, 70% en CaF2 

Qualite pour acide, sec, 97% en CaF2 
Wagonnee 
Quantites inferieures a une wagonnee 
En sacs $3 en sus 
Procede humide, «ga.teau» de filtre, humidite de 8 a 

10%, vendu selon le contenu a sec environ $2. 50 

Boulettes, wagonnee 
NO 1 
N° 2 
N° 3 
Quantites inferieures a une wagonnee, $5 en sus 

Qualite ceramique, teneur variable en calcite et silice, 
Fe203 teneur maximale O. 14% 
88-90% en CaF2 
93-94% en CaF2 
95-96% en CaF2 
En sacs de pa pier de 100 livres, $3 en sus 

TARIFS DOUANIERS 

CANADA - en franchise 

ETATS-UNIS 
Spath fluor, d'apres la teneur en fluorure de calcium, 

la tonne forte 
Contenant plus de 97% 
Contenant au maximum 97% 

$37 - $39 
35 - 37 
32 - 34 

44 

$2.10 
8.40 

45 
50 

55 
47 
44 

41 
42 
43 
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Le sulfate de sodium 

C. M. BARTLEY* 

La production canadienne de sulfate de sodium (salignon) en 1965, en augmenta
tion sensible sur 1964, est passee de 333, OOO tonnes a 346, OOO tonnes. La 
demande elevee de ce produit par l' industrie du papier kraft tant au Canada qu'au 
:f':tats-Unis est la raison principale de cette augmentation. Les importations ont 
ete Iegerement inferieures, par contre les exportations ont augmente de 8 p. 100, 
et ont atteint un nouveau records' elevant a 116, OOO tonnes. Pour la premiere 
fois depuis plusieurs annees, de petites quantites de sulfate de sodium ont ete 
exportees outre-mer. 

La demande de sulfate de sodium a augmente progressivement depuis 
1957 et atteint actuellement un tonnage qui egalise la pleine capacite de produc
tion des usines. L' industrie etend presentement ses installations afin d' aug
menter sa capacite de production de papier kraft, en meme temps elle prepare 
des plans en vue de nouvelles expansions. Pour repondre a ces besoins a court 
et a long terme, l' industrie a annonce en 1965 la construction de trois nouvelles 
usines dont l' entree en production devrait s' effectuer en 1967. La capacite 
annuelle de production augmentera ainsi d' environ 300, OOO tonnes et sera pres 
du double de la production actuelle. 

PRODUCTION ET VENTE 

Quatre societes ont produit du sulfate de sodium dans la province de la 
Saskatchewan en 1965 avec cinq usines en fonctionnement situees pres de lacs ou 
se trouvent des gftes alcalins naturels. Une petite quantite a ete obtenue comme 
sous-produit d' un procede de fabrication dans une usine de Cornwall en Ontario. 
La production de sulfate de sodium en Saskatchewan est vendue sur les marches 
de l' Ouest et du Centre du Canada et fournit la plus grande partie des exportations 
du pays. Peu de sulfate de la Saskatchewan est vendu dans l' Est du Canada du 
fait des frais occasionnes par la longueur des transports par vole ferree rendant 
la competition difficile, car les importateurs des Etats-Unis et d' Europe Mne
ficient de frais de transport plus reduits. 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU l 

Sulfate de sodium: production, commerce et consommation 

1964 

Tonnes $ 
courtes 

PRODUCTION (expeditions)········ 333,263 5,222,313 

IMPORTATIONS* 
Total, salignon brut et sels 

de Glauber 
Etats-Unis ..................... 21,510 399,320 
Grande-Bretagne ..•.•....•.•.•.. 8,861 187,153 
Allemagne occidentale ...•..••..• 371 10,375 
Autres pays ......••..•.••.•...•. 91 2,595 

Total ..••••.•..•..••.•..•.•..... 30, 833 599,443 

EXPORTATIONS 
Sulfate de sodium brut 

Etats-Unis .•...........•••...... 107,318 1,776,186 
Autres pays ....•..........•...•. 

Total •.•.••.•...•.........•...•. 107, 318 1,776,186 

1963 

CONSOMMATION 
Pil.te et pa pier .................•.. 
Verre, y compris la laine de verre • 
Savons ..•.......•.•..........•.•. 
Autres produits ..•..........•..•.. 

221,107r 
2,866 
4, 172 

10,176 

Total... . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . 238, 32lr 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire r: revise -: neant 

Tonnes 
courtes 

346,000 

16,312 
12,535 

478 
22 

29, 347 

116, 340 
5 

116,345 

236,432 
3,224 
4,088 

848 

244,592 

1965p 

$ 

5, 590, 312 

313,423 
209,777 
13, 211 

598 

537,009 

1,927,048 
203 

1,927,251 

Les exportations de sulfate de sodium canadien, faites prasque entiere
ment aux Etats-Unis, ont augmente de pres de 100 p. 100 depuis 1960 et de pres 
de 200 p. 100 depuis 1957. Les deux tiers de la production canadienne sont 
vendus ordinairement au pays meme; le reste est exporte aux ttats-Unis. En 
1965, pour la premiere fois depuis plusieurs annees, de petites expeditions ont 
ete faites sur des marches etrangers' dans les c aralbes. 

Certains nouveaux facteurs economiques concernant la rentabilite devront 
etre consideres avant d' accroftre la production actuelle. Les producteurs ex
ploitent actuellement des gftes de sulfate de sodium de bonne qualite aux endroits 
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TABLEAU 2 

Sulfate de sodium: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production* Importations Exportations Consommation 

Sels de 
Salignon Glauber Total 

1956 181,053 30, 319 2,768 33,087 60,579 
1957 157,800 28,088 1,512 29,600 37,023 
1958 173,217 25, 813 1,217 27,030 39,763 
1959 179,535 27,157 966 28,123 47,922 
1960 214, 208 24,706 1,151 25,857 63, 831 
1961 250,996 32, 310 899 33,209 87' 048 
1962 246,672 31,347 426 31, 773 74, 049 
1963 256,914 19,002 495 19, 497 65,348 
1964 333,263 30, 833 107' 318 
1965 346,000p 29,347 116,345 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Sulfate de sodium brut expedie par les producteurs. 
p: preliminaire •. : non disponible r: revise 

340 

320 

300 

280 

260 

240 

220 SULFATE DE SODIUM AU CANADA 

200 

"' ~ 180 
"' ::;) 

0 
u 160 

"' z 
140 z 

0 
>-
w 120 
0 

"' ffi 100 
3 

161,273 
163, 743 
168,067 
171, 634 
183,062 
200,096 
210,691 
238,32lr 
244,592 

/' 
I 
I 

/ 

~ 80 EXPORT A TI ONS /', // 
........ , 1' ' ...... 

,' \, I ..., I 

60 

40 

20 

'" ,l '\ ,~ .... . / / \ ,' \ ,, 
,' \ : ''. .. -_ ........ 

I \ ,' 
......... ...! 

1936 1938 1940 1942 1944 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 



593 Sulfate de sodium 

les plus favorables geographiquement. Les nouveaux producteurs devront re
chercher les meilleurs grtes encore inexploites. Pour obtenir un gite contenant 
d' importantes reserves, les producteurs devront necessairement accepter d' en 
exploiter un dont la contenance en matieres insolubles sera plus elevee. Quelques 
changements devront etre obligatoirement apportes aux methodes de production, 
mais apres l' adoption d' une methode et la construction d' une usine s pecialement 
installee a cet effet, ces gisements pourront etre utilises pour la production 
d' un sulfate de qualite commerciale. Diverses societes et le Conseil des re
cherches de la Saskatchewan recherchent activement depuis quelques annees de 
nouvelles methodes de production dont certaines peuvent etre actuellement 
appliquees al' explOitatfonde gisements dont le sulfate est difficile a traiter. 

PRODUCTEURS ACTUELS ET EVENTUELS 

Le tableau 3 enumere les quatre societes exploitant, en Saskatchewan, cinq usines 
d' une capacite annuelle globale d' environ 400, OOO tonnes et indique les trois 
nouvelles usines dont la capacite annuelle de production sera d' environ 300, OOO 
tonnes. Le coii.t total de construction et d' installation de ces trois usines s' ele
vera a environ quatre millions de dollars. La construction doit commencer au 
cours de l' ete 1966 et les usines devraient entrer en production en 1967. Ces 
nouvelles usines sont situees dans la partie sud-ouest de la province dont une a 
Alsask aux confins de 11 Alberta et de la Saskatchewan, a environ 90 milles au 
nord de Maple Creek. Les deux autres sont situees au nord-est de Maple Creek 
et au nord-ouest de Swift Current. 

TABLEAU 3 

Sulfate de sodium: producteurs actuels et eventuels 

societe 

Midwest Chemicals 
Limited 

Ormiston Mining and 
Smelting Co. Ltd. 

Sybouts Sodium 
Sulphate Co. , Ltd. 

Saskatchewan Minerals 
Sodium Sulphate Division 

Sodium Sulphate 
(Saskatchewan) Ltd. 

Tombill Mines Limited 

Emplacement 
de l' usine 

Palo 

Ormiston 

Gladmar 

Chaplin 
Bishopric 
Fox Valley 

Alsask 

Cabri 

Capacite 
Source: • annuelle 

lac declaree Observations 

Whites ho re 100,000 En production 

Horse Shoe 75,000 En production 

East Coteau 30,000 En production 

Chaplin 150,000 En production 
Fredrick 50,000 En production 
Inge bright 150,000 Prod4ction au 

debut de 1967 

Alsask 50, OOO Production en 
1967 

Snake Hole 100, OOO Production au 
de but du second 
semestre de 
1967 
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La Courtaulds (Canada) Limited de Cornwall (Ont.) produit annuel
lement quelques milliers de tonnes de salignon comme sous-produit. 

GISEMENTS 

Le sulfate de sodium se trouve dans plusieurs lacs et etangs du sud de la 
Saskatchewan et se presente en lits de cristaux intermittents ou permanents et 
dans la saumure qui les recouvre. Les sulfates du sol sont dissous et entraines 
par l' eau des pluies et des neiges dans les bassins de drainage fermes ou les 
solutions s' accumulent. Par evaporation de l' eau au cours de l' ete la solution 
devient plus concentree. Pendant l' automne et l' hiver la saumure se refroidit 
jusqu' au point de cristallisation et une couche de cristaux se depose au fond du 
lac. La repetition saisonniere de ce cycle au cours des ans a forme une accumu
lation de couches epaisses de sulfate de sodium cristallise dans de nombreux 
lacs. 

Le sulfate de sodium se trouve egalement a l' etat naturel sous forme 
de sel de Glauber, ou mirabilite (Na2S04, lOH20) et quelquefois sous forme de 
tMnardite, ou sulfate de sodium anhydre (Na2S04). Ces deux mineraux sont 
solubles dans l' eau et leur solubilite augmente a mesure de l' elevation de la 
temperature. Cette solubilite variable selon la temperature est utilisee avan
tageusement en Saskatchewan pour recup.3rer des venues naturelles un produit 
relativement pur. 

Les reserves des lacs de la Saskatchewan sont estimees a plus de 200 
millions de tonnes. Quinze gisements contiendraient, d' apres les evaluations, 
au moins un million de tonnes chacun. Des gisements semblables, bien que 
moins importants, se trouvent en Alberta et en Colombie-Britannique. 

RECUPERATION ET TRAITEMENT 

En 1919, pour la premiere fois, environ 15 tonnes de sulfate de sodium ont ete 
tirees des lacs de la Saskatchewan en recueillant les cristaux bruts deposes sur 
le fond de lacs assecMs et geles au cours de l' hiver. Cette methode, amelioree 
de diverses fagons, est encore employee, mais le gros de la production se fait 
maintenant a la fin de l' ete par le pompage des saumures concentrees des lacs 
dans des reservoirs amenages a cet effet, OU les cristaux sont recuperes apres 
leur depot a l' automne lorsque le gel refroidit la saumure. Ces operations sont 
chronometrees et reglees avec soin de fagon a recuperer la saumure du lac a 
son maximum de concentration pour la saison. Peu avant la fin de la cristal
lisation, le liquide residue! contenant une concentration de certains elements 
indesirables et peu de sulfate de sodium est renvoye dans le lac par pompage. 
Ce procede permet de concentrer le sulfate de sodium dans un bassin propre, 
tout en eliminant une grande partie des impurates de la saumure naturelle et 
d' obtenir ainsi un produit relativement pur. La couche de cristaux enlevee a 
l' aide de racloirs, de pelles et de grues a bennes suspendues est ensuite trans
portee a l' usine. La societe Ormiston Mining and Smelting Co. Ltd. extrait les 
cristaux du fond du lac au moyen d' une drague fl.ottante et les pompe avec la 
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saumure dans un pipe-line de dix pouces de diametre qui les achemine directe
ment al' usine. 

Le traitement consiste essentiellement dans l' elimination de l' eau et 
la deshydratation des cristaux naturels pour en faire une poudre anhydre au 
moyen d' appareils de combustion submerges, d' evaporateurs et de fours ro
tatifs. Ces recentes annees, des fours rotatifs ont servi al' assechement defi
nitif du produit plutot qu' a la deshydratation en masse. Le produit fini est 
ordinairement mis en vrac sur le marche et sa teneur est d' environ 97 p. 100 
en Na2S04. 

L' utilisation du gaz naturel augmente l' efficacite et la rentabilite de 
plusieurs usines en Saskatchewan, surtout par les economies realisees sur les 
frais d' entreposage et d' entretien, et sur les pertes dues a la corrosion dont 
l' ensemble etait assez eleve lorsque l' industrie employait un charbon de qua
lite inferieure ou des huiles lourdes comme combustibles. 

ACTIVITE INDUSTRIELLE ET PERSPECTIVES 

Une etude d' ensemble des gisements de sulfate de sodium de la Saskatchewan, 
faite de 1921 a 1924 par L. H. Cole de la Direction des mines d' Ottawa, a fourni 
les renseignements essentiels pour les travaux actuels. Ces travauxde recherche 
d' ordre general et technique ont ete suivis par d' autres, plus approfondis,et par 
l' etablissement de methodes de production en divers lieux. Les producteurs 
tiennent compte de l' utilisation toujours plus grande de la p!lte de papier kraft. 
Afin d' obtenir une plus grande production de sulfate de sodium, certains orga
nismes gouvernementaux et prives ont fait recemment des recherches sur des 
grtes inexploites, et ont encourage toute tentative d' amelioration des methodes 
actuelles d' exploitation et 1 'adaptation de nouvelles pour l' exploitation de cer
tains grtes. 

La production de sulfate de sodium en 1965 semble etre a la limite de 
rendement des usines actuelles. Les producteurs tiennent compte de l' effet 
important de la temperature sur la recolte annuelle de cristaux, et pour parer 
a toute eventualite defavorable les societes mettent en reserves des stocks 
importants de cristaux bruts pour etre en mesure de fournir certaines quantites 
de sulfate de sodium. Malgre ces precautions, la production de certaines usines 
pourrait etre limitee par une longue periode de temperature defavorable, alors 
qu' en meme temps la demande augmenterait. Pour ces raisons, des recherches 
et des mises au point de methodes sont faites en vue d' une expansion d' exploi
tation. Dans certains lacs, les reserves et la quantite de saumure sont suffi
santes pour obtenir un plus fort rendement en augmentant la capacite de produc
tion des usines actuelles. A d' autres gisements une ou quelques annees de 
secheresse suffiraient pour diminuer la quantite de saumure et limiter serieu
sement la production de l' usine. Pour maintenir la meme production ou 
l' augmenter en pareilles circonstances, les producteurs ont dQ mettre en valeur 
les ressources de certains gisements inexploites et construire de nouvelles 
usines. 

La decision d' augmenter la capacite de production de sulfate de sodium 
a ete suivie de pres par la decouverte d' un procede de production de la pate sans 
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utilisation de sulfate. Mis au point par le docteur Howard Rapson de l' Univer
site de Toronto et par l' Electric Reduction Company of Canada, Ltd. , le procede 
Rapson utilise du soufre, du sel et du calcaire pour obtenir les produits chimi
ques necessaires au traitement, y compris le sulfate de sodium. Ce procede 
permet de reduire le coii.t des produits chimiques et de controler efficacement 
le traitement, toutefois l' experience est trop recente pour savoir si le procede 
sera adopte par les producteurs de pate a papier. 

En Alberta, la Western Minerals Ltd. a effectue des recherches sur 
l' importance du gite de sulfate de sodium de Metiskow mais aucune decision n'a 
ete annoncee concernant sa mise en valeur. 

En general, les perspectives de l' industrie du sulfate de sodium au 
Canada paraissent favorables. La demande de papier kraft augmentant tant au 
Canada qu' aux Etats-Unis, et il sera done necessaire de forcer la production de 
sulfate de sodium afin de satisfaire la demande. D' autres marches, presente
ment insignifiants, prennent peu a peu de l' importance. 

L' industrie a etudie la possibilite de melanger du chlorure de potassium, 
actuellement produit en grande quantites en Saskatchewan, au sulfate de sodium 
solide ou sous forme de saumure pour composer du sulfate de potassium comme 
engrais chimique. Divers procedes ont ete mis a l' essai et la Tombill Mines 
Limited etudierait actuellement la possibilite de produire ce typed' engrais selon 
la formule etablie par le Conseil des recherches de la Saskatchewan. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Plus de 95 p. 100 du sulfate de sodium vendu sont utilises dans la fabrication du 
papier kraft dont 11 augmente la tenacite et la resistance. De petites quantites 
entrent dans la fabrication du papier-journal oii une augmentation de la resistance 
a l' humidite permet aux machines de fonctionner plus rapidement. Le sulfate 
de sodium entre egalement dans la fabrication du verre, des detergents, des 
supplements alimentaires mineraux, dans l' affinage des metaux communs, dans 
les produits chimiques et medicinaux et l' amendement des sols. 

Les prescriptions techniques des points de vue physique et chimique 
varient suivant l' emploi du sulfate de sodium. Dans la fabrication du papier 
kraft, l' industrie utilise une substance qui contient 95 p. 100 de Na2S04, mais 
des substances de qualite superieure sont preferables. Le verre, les detergents 
et les produits chimiques exigent une teneur d' environ 98 p. 100. Les produits 
chimiques purs et medicinaux exigent une purete de 99 p. 100. Les detergents 
exigent le blanc le plus pur. 

La grosseur des particules, l' uniformite et l' homogeneite sont impor
tantes dans la manutention et l' utilisation. 
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PRIX 

CANADA 
Selon le Canadian Chemical Processing le sulfate de sodium (salignon) 

vendu en vrac, parwagonnee, franco depart usine, valait $16. 50 la tonne en 
octobre 1965. 

ETATS-UNIS. 
Selon l' Oil, Paint and Drug Reporter du 27 decembre 1965 les prix du 

sulfate de sodium etaient les suivants aux Etats-Unis: 

Detergent, qualite a rayonne, wagonnees: 
ensacs, •..••..•.•.•...••.•.••••.•............ 
franco depart usine, en vrac ....•............... 

Salignon brut, 100 p. 100 Na2S04, 
produit americain, en vrac, franco 
depart usine .........•.......•.•.........•..... 

CANADA 
Brut ou salignon, 

la livre 

ETATS-UNIS 

TARIFS DOUANIERS 

Tarif de 
preference 
britannique 

1/5c. 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

1/5c. 

Brut ou salignon brut.................. en franchise 
Anhydre, la tonne forte................ $0. 50 
Cristallise, ou sel de 

Glauber, la tonne forte............... $1. 00 

95188-39 

La tonne courte 

$38 
34 

28 

Tarif 
general 

3/5c. 
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La syenite nephelinique 

J.E. REEVES* 

L' industrie de la syenite nephelinique au Canada a maintenu en 1965 le meme 
rythme de croissance rapide qu' en 1964, et a fait des expeditions d' environ 13 
p. 100 plus elevees. Les exportations ont constitue pres des trois quarts des 
expeditions totales, et ont augmente d' environ 9 p. 100 sur 1964; les marches 
d'outre-mer, principalement ceux d'Europe et d'Australie, en ont re~u un ton
nage sans cesse croissant. Tout semble confirmer que l'industrie continuera 
sa progression car la preference accordee par les fabricants de verre a la 
syenite nephelinique, sa vogue croissante aupres d' autres manufacturiers et 
l'habilete des producteurs a maintenir et meme a ameliorer la qualite de leurs 
produits en sont les indices. 

PRODUCTEURS 

Le gite important de Blue Mountain, dans le township de Methuen au nord-est 
de Peterborough (Ont.), est le seul a etre exploite au Canada. Deux societes, 
!'Industrial Minerals of Canada Limited et !'International Minerals & Chemical 
Corporation (Canada) Limited, exploitent des carri6res et des usines de trai
tement a sec, surtout en vue de la production de syenite nephelinique propre a 
la fabrication du verre. Les deux societes produisent aussi de la syenite fine
ment pulverisee de haute qualite et des sous-produits de qualite inferieure a 
teneur en fer assez eievee. 

A UTRES VENUES AU CANADA 

Les roches nepheliniferes sont assez courantes au Canada mais, generalement, 
elles ne peuvent etre enrichies suffisamment pour servir de source de feldspath 
a 1' industrie ceramique. 

La region de Bancroft, dans le sud-est de !'Ontario, presente une zone 
discontinue de gneiss nepMlinique et de pegmatite a nepbeline qui s' etend sur 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 
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TABLEAU 1 

Production, exportations et consommation 

Tonnes 
courtes 

PRODUCTION (expeditions)... 290, 300 

EXPORTATIONS 
Etats-Unis ......•......••.•. 
Grande-Bretagne .••......•.. 
Pays-Bas ..........•........ 
Venezuela ...•.••........... 
Australie .............•..••. 
Italie .................•...• 
Porto Rico ................ . 
Belgique et Luxembourg ..... . 
Autres pays ..............••. 

Total ..•..........•........ 

CON SO MMATION* 
Verre •...........•......... 
Fibre de verre ...••......... 
Laine minerale ..........•..• 
Autres produits de ceramique. 
Autres produits ....•.....•.. 

Total ................•..... 

196,443 
16,863 
3,774 
3,360 
1,939 

716 
1,200 
1,613 
1,063 

226,971 

33,442 
3,204 

601 
6,908 

523 

44,678 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Donnees disponibles. 
p: preliminaire 

1964 

$ 

3,097,172 

2,214,853 
199,173 
45, 850 
45,186 
39,230 
15,404 
16,980 
35,050 
18,459 

2,630,185 

1963 

Tonnes 
courtes 

328,813 

208,217 
17,403 
8,765 
3,690 
2,703 
2,330 
1,450 
1,303 
1,339 

247,200 

33,247 
3,415 

372 
7,344 

998 

45,376 

1965p 

$ 

3,548,947 

2,381,102 
257, 148 

99,850 
48,541 
60,224 
45,436 
20,913 
28,478 
27 I 010 

2,968,702 

1964 

plusieurs milles. Ces roches ont ete exploitees sur une petite echelle entre 
1937 et 1942, mais elles se sont revelees impropres a la fabrication du verre 
et autres produits ceramiques. Une teneur en nepheline assez elevee mais 
variable et une quantite excessive de mineraux ferriferes rendent impossible une 
production de qualite uniforme. 

De la syenite nepMlinique se trouve en divers endroits dans le sud de 
la Colombie-Britannique, notamment dans la region d'lce River pres de Field, 
dans le pare national, et a proximite de Big Bend sur le fleuve Columbia. 

La nepMline abonde dans les assemblages de roches alcalines du nord 
de !'Ontario et du sud du Quebec, mais elle ne possecte nulle part la qualite 
commerciale. 

95188-39~ 
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TABLEAU 2 

Production et exportations, 1956-1965 

(tonnes courtes) 

Production 

1956 180,006 
1957 200,016 
1958 201,306 
1959 228,722 
1960 240,636 
1961 240,320 
1962 254,418 
1963 254,000 
1964 290,300 
l965p 328,813 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: preliminaire 
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PRODUCTION ETRANGERE 

La Norvege et l'URSS produisent aussi des matieres premieres a base nepM
linique propre a l'industrie ceramique. Sur l'fle de Stjer~y, au large de la 
cote nord de la Norvege, un vaste grte de syenite nepMlinique ressemblant a 
celui de Blue Mountain donne un produit contenant plus de 24 p. 100 d'alumine 
(Al 203), environ 17 p. 100 de potasse (K20) ainsi que de la soude (Na:tJ) et 
O. 08 p. 100 de fer (en termes de Fe203). A Kirovsk, dans la peninsule de Kola, 
l'URSS extrait une roche d'apatite-nepMline associee a un ensemble de roches 
alcalines qui produit un concentre nephelinique contenant environ 29 p. 100 
d'Al203 , 11 p. 100 de Na2o, 9 p. 100 de K:P et entre 3 et 4 p. 100 de Fe2o3 • 
Ce concentre est employe dans la fabrication du verre a bouteilles et comme 
source d'aluminium. 

TECHNOLOGIE 

La syenite nepMlinique est une roche cristalline libre de quartz et composee 
surtout de nepMline (silicate de sodium-aluminium) et de feldspath (silicates 
de soude et de potassium-aluminium). Le gfte de Blue Mountain renferme en
viron 50 p. 100 de feldspath sodique, entre 20 et 25 p. 100 de feldspath nephe
linique et potassique et un peu de mineraux ferriferes comme la magnetite, la 
biotite et la hornblende. La composition mineralogique varie assez peu dans 
les vastes sections du gisement. Cette uniformite et la facilite relative avec 
laquelle il est possible d'enlever a sec les mineraux ferriferes au moyen de 
separateurs magnetiques a haute intensite, permettent d'obtenir un produit 
uniforme de haute qualite. 

La syenite nepMlinique broyee et enrichie a une valeur commerciale 
en raison de sa teneur assez eievee en alumine et en alcali et de son degre de 
fusion assez bas. Les produits types provenant du gfte de Blue Mountain 
renferment entre 23 et 24 p. 100 d'Al2)3, environ 15 p. 100 d'alcali (dont le 
rapport soude-potasse est d'environ 2:1) et un maximum de 0, 08 p. 100 de 
Fe203. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

L'industrie du verre est la principale consommatrice de syenite nepMlinique, 
employant pres des trois quarts de la production au Canada. La syenite nepM
linique est une source importante d'alumine et d'alcali et par ses proprietes 
elle abaisse la temperature du bain de verre, aussi les verriers canadiens l'ont
ils entierement substituee au feldspath. La poudre de syenite nepMlinique dolt 
etre tamisee, suivant la norme des Etats-Unis, entre 30 et 200 mailles. Pour 
le verre incolore, sa teneur en fer, exprimee en termes de Fe:P3, dolt etre 
inferieure a o. 1 p. 100. 

La syenite nepMlinique est employee sur une plus petite echelle dans 
l'industrie de la faience comme ingredient dans le melange de la {>Ate et de 
l'enduit. Son point de fusion peu eleve la fait preferer au feldspath par nombre 
de fabricants canadiens d'articles sanitaires, de vaisselle, de carreaux de 
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revetement et de poterie. A cette fin, elle dolt etre tamisee a 325 mailles au 
maximum et contenir moins de 0. 1 p. 100 de Fe203. 

En raison de ce point de fusion relativement bas, la syenite nepheli
nique finement pulverisee sert de composant de frittage dans les emaux a por
celaine; les prescriptions exigees sont les memes que pour la fa'ience. Elle est 
egalement employee de plus en plus comme blanc de charge dans la composition 
de la peinture et du caoutchouc mousse. 

Certains sous-produits moins coftteux de qualite inferieure entrent dans 
la composition de la fibre de verre, des vernis de briques et de carreaux de 
revetement, ils entrent egalement dans la pate et l'enduit des tuyaux d'egouts 
et des emaux servant de couche de fond. Dans tous ces sous-produits la teneur 
en fer plus elevee est sans importance. Une certaine quantite de syenite a 
l'etat brut est employee pour fabriquer de la laine minerale. 

PRIX 

Le prix de la syenite nepMlinique propre a la fabrication du verre s'eleve a 
$10 la tonne courte, en vrac, franco depart usine. Les prix cotes en octobre 
1965 par la Canadian Chemical Processing variaient entre $11. 50 et $28. 50 la 
tonne courte, en sacs, par wagonnee, franco depart usine. 
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Le talc et la pierre 
de savon; pyrophyllite 

D.H. STONEHOUSE* 

Le tonnage de production canadienne de talc, de pierre de savon et de pyrophyl
lite en 1965 est demeure sensiblement le meme qu'en 1964. Sa valeur totale a 
marque une Iegere augmentation par suite du traitement et de !'expedition d'une 
plus grande quantite de produits de qualite superieure provenant des gisements 
du Quebec. 

Depuis 1962, le montant des importations de talc a ete, chaque annee, 
de l,OOOa5, OOO tonnes superieur a la production du pays. Les exportations 
sont restees aux environs de 10 p. 100 de la production. Les importations pro
venaient des Etats-Unis et de l'Italie; ce dernier pays a expedie du talc de haute 
qualite entrant dans la composition des produits cosmetiques et pharmaceutiques, 
tandis que les Etats-Unis ont fourni du talc de qualite moyenne servant aux 
industries de la peinture, de la ceramique et du papier. Une petite quantite de 
talc propre a la preparation des cosmetiques a ete importee de France en 1965. 

La production de talc, de pierre de savon et de pyrophyllite depend de 
la demande du marche, et les rapports statistiques de la consommation, publies 
au cours des dernieres annees, ne permettent pas d'estimer avec precision les 
tendances futures. Les utilisations possibles du talc dependent des proprietes 
physiques des produits et exigent une haute inertie chimique. D' autres mineraux 
naturels possedent les prescriptions techniques exigees pour certains emplois, 
rendant difficile la creation de nouveaux debouches pour le talc. 

PRODUCTEURS 

Quebec 
A South Bolton, a 60 milles au sud-est de Montreal, du talc et de la 

pierre de savon sont extraits d'une mine souterraine par la Baker Talc Limited. 
Le talc est traite a Highwater' a environ 10 milles au sud de la mine' OU il subit 
un concassage primaire et secondaire, suivi d'un broyage fin et d'un classement 
a l'air. Les produits obtenus, consistant en materiaux de basse qualite, sont 

*Division du traitement des mineraux, Direction des mines 



604 

TABLEAU 1 

Production, commerce et consommation 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

PRODUCTION (expeditions) 
Talc et Qierre de savon 

Quebec* •......•......... 17,256 199,049 17,000 216,000 
Ontario** ........••...... 8,060 136,468 7,900 134,000 

Total .•.................• 25,316 335,517 24,900 350,000 

Pyrophyllite: Terre-Neuve . 32,816 492,240 30,134 462,010 

IMPORTATIONS, talc .,. 
Etats-Unis ................ 29,887 1,266,554 26,849 1,174,491 
ltalie .......•..•.......... 1, 711 119, 071 998 67,597 
France ..•..........•..•.• 11 821 

Total .........•.••..•..•.. 31,598 1,385,625 27' 858 1,242,909 

1963 1964 

CONSOMMA TION, talc broye 
(donnees disponibles) 

Ceramique ...........•..•. 11, 382 10,977 
Peintures et composes 

pour jointoyer .....••...•. 7,931 7' 178 
Materiaux a toitures •••••.• 6,855 7,350 
Papeterie ................. 3,639 1,653 
Caoutchouc ...........•.•.. 1,994 1,930 
Insecticides •...........••. 1,691 1,468 
Cosmetiques (toilette) ...... 1,206 1,346 
Produits de re·curage .• ; •.. , 782 931 
Produits pharmaceutiques ... 413 286 
Produits du cuir ...•.....•. 26 47 
Autres produits .......•.•.. 3,382 2,880 

Total ...........•........• 39,301 36,046 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Talc broye, blocs et crayons de pierre de savon. **Talc broye. 
p: preliminaire -: neant 
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expedies en sacs ou en vrac. La pierre de savon degrossie et sciee en blocs 
est vendue pour la sculpture. 

La Broughton Soapstone & Quarry Company, Limited extrait du talc et 
de la pierre de savon de deux carrieres distinctes pres de Broughton Station, 
dans les cantons de l'Est. Elle produit plusieurs qualites de talc broye a bon 
marche et execute le sciage de la pierre de savon en blocs pour la sculpture, 
pour des usages refractaires et pour la fabrication de crayons de metallurgistes. 

Ontario 
A Madoc, deux mines souterraines adjacentes, exploitees par la Canada 

Talc Industries Limited produisent plusieurs varietes de talc broye de qualite 
mediocre. A la fin de 1965, la societe avait presque termine le traQage d'une 
zone de talc floconneux d'excellente qualite. Au debut de 1966, les premieres 
expeditions de talc ont ete faites a une usine du nord-est des Etats-Unis, en vue 
de son traitement et de sa transformation en un produit de qualite convenant a 
la preparation des produits cosmetiques et pharmaceutiques. 

Terre-Neuve 
La Newfoundland Minerals Limited extrait, de plusieurs carrieres pres 

de Manuels, de la pyrophyllite d'assez bonne qualite. La totalite de la production, 
expectiee a l' American Olean Tile Company, Inc. a Lansdale (Pennsylvanie), est 
traitee par cette societe en vue de son utilisation dans la fabrication de carreaux 
de revetement mural. 

TABLEAU 2 

Production et commerce, 
(tonnes courtes) 

Production* 

Talc et pierre Pyrophyllite (ex-
de savon portee en entier) 

1956 27,947 1,379 
1957 29,039 5,686 
1958 27,951 7,454 
1959 24,733 14,443 
1960 21, 411 20,225 
1961 23,691 24,425 
1962 23,367 22,794 
1963 22,467 31,783 
1964 25,316 32,816 
l965p 24,900 30,134 

Source: Bureau federal de la statistique. 
*Expeditions des producteurs. 

1956-1965 

Importations Exportations 

Talc Talc 

16,268 2,613 
14, 949 2,353 
14,593 1, 931 
18,501 2,053 
19, 153 1,660 
20,205 2,000e 
24, 148 2,300e 
27,539 2,200e 
31,598 2,600e 
27,858 3,500e 

e: chiffres estimatifs; donnees non disponibles apres 1960 comme categorie 
commerciale distincte 
p: preliminaire; on ne connan pas les chiffres des importations de pyrophyllite 

95188-40 
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TECHNOLOGIE 

Le talc est un silicate de magnesium hydrate; doux et floconneux, onctueux ou 
"glissant" au toucher, il se transforme apres broyage en une poudre presque 
blanche. Relativement inerte au point de vue chimique, il possede un point de 
fusion eleve et une faible conductivite electrique et thermique. 

Plusieurs varietes de talc commercial sont des melanges de talc et 
autres mineraux. Les gisements du sud du Quebec, formes par !'alteration de 
la peridotite serpentinisee, renferment, outre du talc, de la serpentine, de la 
magnesite et des mineraux ferriferes comme la chlorite. Les produits broyes 
ne sont pas tout a fait blancs mais ils peuvent etre neanmoins utilises lorsque 
les normes exigees pour la couleur ne sont pas trop rigoureuses. La qualite 
peut s'ameliorer en purifiant le produit par des procedes d' enrichissement. Les 
gisements de Madoc sont formes de calcaire dolomitique altere, presque blanc, 
renfermant surtout du talc, de la tremolite et de la dolomie en proportions 
variables. Les produits broyes sont presque blancs et pauvres en fer, leur 
usage est limite du fait de leur teneur variable en dolomie. La reduction de 
cette teneur en dolomie permettrait d'obtenir des produits d.e haute qualite, 
utilisables a diverses fins. La tremolite et des mineraux fibreux du meme genre 
conferent au talc des proprietes desirees pour certaines applications commer
ciales. 

Le traitement du talc au Canada est relativement simple, iretape la 
plus importante etant le broyage et le classement des particules d'apres leur 
grosseur. Lors du broyage, le mineral est quelque peu enrichi, mais le talc 
de haute qualite exige un traitement par flottation OU separation electromagne
tique. 

La pierre de savon est essentiellement une pierre talcaire impure, 
facile a scier en blocs et en crayons. La pierre de savon du sud du Quebec, de 
couleur grise, est constituee de peridotite serpentinisee alteree. 

La pyrophyllite, silicate d'aluminium hydrate, ressemble physiquement 
au talc. Etant un produit d'alteration de roches siliceuses, elle est souvent 
accompagnee de sericite et de quartz. Sa couleur, presque blanc he, convient 
generalement a l'industrie, mais sa teneur en impuretes doit etre contrOlee 
serieusement. 

USAGES ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Le talc commercial se prete a de nombreuses applications industrielles, bien 
que la majeure partie soit utilisee dans moins d'une douzaine d'industries. 

Le talc de haute qualite est utilise couramment comme blanc de charge 
dans les peintures et comme matiere de charge et d'enduit dans la fabrication 
du papier et comme importante matiere premiere en ceramique. Les pres
criptions techniques du pigment de talc, etablies sous la designation ASTM 
D605-53T, se rapportent aux tolerances chimiques, a la couleur, a la granulo
metrie, au coefficient d'absorption de l'huile, ainsi qu'a la consistance du pro
duit de melange et a sa dispersion dans ce produit. 11 importe done qu'il 
contienne peu de mineraux comme les carbonates, qu'il soit de couleur presque 
blanche, que les grains soient fins et uniformes et que son indice d'absorption 
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de l'huile soit eleve. Cependant, en raison de la grande variete des peintures 
et, par consequent, du nombre de genres de pigments de talc entrant dans la 
composition, les prescriptions techniques sont generalement determinees par 
une entente entre le fournisseur et le consommateur. Les fabricants de papier 
demandent un talc tres reflechissant, ayant de grandes proprietes de fixation 
de la pate, peu abrasif et libre de substances chimiquement actives. La cera
mique exige du talc a fines particules sans impuretes qui decoloreraient les 
produits cults. Les produits cosmetiques et pharmaceutiques necessitent du 
talc tres pur. 

Le talc de qualite inferieure sert a saupoudrer les bardeaux et papiers 
d'asphalte et les planches murales en gypse. Comme matiere de charge il 
entre dans les ciments employes a jointoyer les sections murales et les carreaux 
pour planchers, dans les emaux asphaltes a pipe-lines et dans les composes 
utilises dans la reparation de carrosseries d'automobiles. II sert aussi de 
vehicule aux poudres insecticides et de matiere de charge et agent de saupou
drage dans la fabrication de produits de caoutchouc. La grosseur des particules 
a la plus grande importance, la couleur et la teneur en impuretes en ont moins; 
toutefois, pour les enduits d'asphalte a pipe-lines, une faible teneur en car
bonate est exigee afin d'eviter toute reaction avec les acides du sol. 

Les proprietes physiques exceptionnelles du talc le font entrer dans de 
nombreuses applications secondaires, notamment dans les produits de nettoyage, 
les pates a polir, les cables electriques, les produits plastiques, les poncifs de 
fonderies, les produits adhesifs, le linoleum, les textiles et les preparations 
absorbant l'huile. 

Quant aux prescriptions granulometriques, la majorite des applications 
exigent un produit tamise au minimum a 325 mailles. Dans la fabrication de la 
peinture, 99. 8 a 100 du talc dolt traverser le tamis de 325 mailles. Pour les 
articles de caoutchouc, la ceramique, les melanges d'insecticides et les enduits 
a pipe-lines, la proportion tamisee a 325 mailles dolt atteindre 95 p. 100. Dans 
l'industrie des carrelages muraux, le pourcentage de 90 p. 100 des particules 
traversant le tamis de 325 mailles est suffisant. Les materiaux a toitures 
exigent un talc tamise a 80 mailles environ, avec un maximum de 30 a 40 p. 100 
du produit traversant le tamis de 200 mailles 

La pierre de savon est tres peu utilisee actuellement dans la fabrication 
de briques OU blocs refractaires mais, en raison de Sa resistance a la chaleur 
et de sa taille facile, les ouvriers en metaux s' en servent encore comme crayons 
de marquage. Elle peut etre taillee facilement et fait un excellent materiau 
d' expression artistique. 

La pyrophyllite peut etre broyee et utilisee a peu pres de la meme 
facton que le talc, toutefois la variete canadienne sert exclusivement a la fabri
cation de carreaux ceramiques. Elle dolt etre tamisee a 325 mailles au moins 
et contenir un minimum de quartz et de sericite. 

PRIX 

Les prix du talc varient considerablement suivant la qualite. Un 
produit tres pur, a grain fin et de couleur tres blanche, se vend a un prix 

95188-40~ 
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superieur. 11 n'existe pas de mercuriale pour le talc au Canada, neanmoins 
l'Oil, Paint and Drug Reporter et l'E & MJ Metal and Mineral Markets donnent 
une liste detaillee des prix pratiques aux Etats-Unis. Ceux-ci vont de $5. 50 
la tonne pour le talc brut a $100 la tonne pour le talc finement broye. 

TARIFS DOUANIERS 

Les tarifs en vigueur presentement sont les suivants: 

CANADA 
Talc ou pierre de savon .•. 
Pyrophyllite ............. . 
Talc tres fin ............ . 

ETATS-UNIS 

Tarif de 
preference 
britannique 

10% 
en franchise 
en franchise 

Talc, steatite ou pierre de savon 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

15% 
en franchise 

5% 

Bruts et non broyes ........................... 0. 05c. la livre 
Coupes ou scies, ebauches de formes, crayons, 

cubes, disques ou autres formes .............. 0. 5c. la livre 
Broyes, en poudre, pulverises ou laves ......... 12 1/2% 
Autres, non mentionnes ailleurs ............... 24% 

Tar if 
general 

25% 
25% 
25% 
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Les terres ra res 

W. H. JACKSON* 

La demande provenant de l' industrie electronique a suscite un renouveau d' in
teret a l' egard des terres rares. en particulier des minerals et concentres a 
haute teneur en yttrium at en europium. 11 semble exister des quantites suffi
santes des autres terres rares pour repondre a la demande courante. 11 serait 
souhaitable d' evaluer le contenu en terres rares des sources connues de sous
produits, mais il ne semble pas urgent de rechercher de nouvelles venues. La 
Commision de nomenclature de l' Union internationale de la chimie pure et 
appliquee a recommande que le terme «elements de terres r-ares» comprenne 
le scandium (element 21) et l' yttrium (element 39) ainsi que les terres rares 
proprement dites qui englobent les elements 57 a 71, c' est-a-dire: le lanthane, 
le cerium, le praseodyme, le neodyme, le promethium, le samarium, l' euro
pium. le gadolinium, le terbium, le dysprosium, I' holmium, I' erbium, le 
thulium, l' ytterbium et le lutecium .. 

SOURCES ET TRAITEMENT 

Plus de 50 mineraux renferment des terres rares; ils se trouvent en abondance 
dans la nature, mais les gisements exploitables sont peu communs. Les prin
cipaux parmices mineraux sont: l' euxenite, la brannerite; la priorite, le pyro
chlore, la bastnaesite, la monazite, l' apatite et la xenotime. Dans les minerais 
et concentres, les elements de terres rares se rencontrent en proportions tres 
variables. La monazite, phosphate contenant des terres rares et du thorium, 
et la bastnaesite, fluoro-carbonate de terres rares, sont les principaux mine
raux commerciaux dont on tire le minerai de terres rares. Le groupe cerique 
(elements 57 a 63) OU le groupe yttrique (elements 64 a 71 y compris l' yttrium) 
ont te::idance a predominer dans un mineral particulier et les minerais disponi~ 
bles renferment surtout des elements du groupe cerique. Les sources commer
ciales de monazite sont ordinairement les amas de sable des chantiers de lavage 
et de greves, exploites principalement pour leur contenu mineral de titane et de 

*Division des ressources minerales 
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zirconium. Le concentre de bastnaesite est une autre source importante. La 
recuperation de terres rares dans le mineral d' uranium canadien constitue une 
nouvelle source, s' ajoutant a celles deja connues; ce minerai est riche en 
yttrium. L'yttrium peut etre egalement recupere comme sous-produit dans les 
usines d' acide phosphorique qui traitent les phosphorites par vole humide. En 
Finlande, les terres rares sont recuperees de l' apatite. 

Si la demande de scandium se developpait il est probable qu' 11 serait 
possible d' en recuperer suffisamment des mines d' uranium, ou du traitement 
de la wolframite. La thorveitite est l' un des rares mineraux a contenir cet 
element. 

L' industrie canadienne 
La production commerciale de concentres d' oxyde de terres rares (OTR), 

nouveau produit de l' industrie minerale canadienne, a debute en 1965 comme 
sous-produit de la recuperation d' uranium et de thorium a partir des minerais 
contenant de la pechblende, de la brannerite et de la monazite aux mines de la 
region d' Elliot Lake (Ont. ). 

La Rio Algom Mines Limited a commence en 1965 a recuperer des 
terres rares a raison d' environ 100, OOO livres par annee. La Denison Mines 
Limited et la Stanrock Uranium Mines Limited, deux autres societes produc
trices d' uranium dans la region d' Elliot Lake, recupereront aussi des terres 
rares. La Stanrock, qui a commence cette recuperation au debut de 1966 par 
le procede inusite du lessivage bacterien des chantiers d' exploitation souter
rains, produit au rythme d' environ 18, OOO livres d' OTR par an. Il est possible 
que la Denison recupere des terres rares, au cours de ses operations, vers la 
fin de 1966. 

Les minerals d' Elliot Lake contiennent environ 0. 11 p. 100 d' oxyde 
d' uranium (U308), 0. 028 p. 100 d' oxyde de thorium (Th02) et 0. 057 p. 100 
d' oxydes de terres rares. La repartition de la teneur des terres rares varie 
mais elle est d' environ 20 a 40 p. 100 d' oxyde d' yttrium, 20 p. 100 d' oxyde de 
cerium, et 10 a 20 p. 100 d'oxyde de neodyme; la teneur des autres terres rares 
prises individuellement depasse rarement 5 p. 100. Le thorium et les terres 
rares peuvent etre recuperes des solutions, autrefois perdues, apres extraction 
de l' uranium. A la mine Nordic de la Rio Algom, ces solutions contiennent 0. 13 
gramme de thorium et 0. 10 gramme de terres rares par litre. Les quantites, 
les valeurs et la teneur du concentre produit n' ont pas ere publiees. 

La production de la Rio Algom sera expediee a la Yttrium Corporation 
of America, filiale de la Rio Tinto-Zinc Corporation Limited et de la Molybde
num Corporation of America, qui construit presentement une usine a Louviers 
(Colorado) pour la production de phosphores utilises pour la television en 
couleurs. La production de la Stanrock sera expediee a la Michigan Chemical 
Corporation. Le Canada ne possede pas d'usine de traitement de concentres de 
terres rares . 

Industrie mondiale 
La monazite, extraite des sables de greves, des carbonatites ou des 

pegmatites, est de composition variable et contient de 3 a 9 p. 100 de thorine et 
de 46 a 59 p. 100 d' OTR. Les principaux fournisseurs ont ete l' Australie, 
l' Inde, le Bresil, les Etats-Unis, la Republique de l' Afrique du Sud et la Re-
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publique Malgache. La recuperation de terres rares a partir de la monazite 
implique d' ordinaire la separation du thorium sous forme de boue apres le 
traitement al' acide sulfurique, laissant les terres rares en solution sous forme 
de sulfates. Une cristallisation fractionnaire separe les produits du cerium, 
puis les produits du didyme, ensuite ceux du lanthane, du praseodyme, et du 
neodyme. L' echange d' ions et la precipitation d' autres elements sous forme 
d' oxalates constituent l' etape suivante et ces derniers sont exposes au feu pour 
en obtenir des oxydes. Le didyme est le nom commercial d' un melange de 
terres rares obtenu apres l' extraction du thorium et du cerium du minerai de 
monazite. 

La bastnaesite est extraite depuis 1952 d' un gisement du genre carbo
natite de la Molybdenum Corporation of America, a Mountain Pass (Californie). 
Les reserves depassent 5 millions de tonnes d' oxydes de terres rares. Le 
minerai, extrait de mines a ciel ouvert, titre 10 p. 100 d' OTR; la gangue est 
formee de calcite, de baryte et de silicates. Apres broyage et flottation, le 
concentre obtenu donne une moyenne de 70 p. 100 d' OTR. Le concentre est 
alors lessive ii l' acide pour etre vendu a d' autres. La repartition des OTR 
dans le concentre est de 50 p. 100 de cerium, 31 p. 100 de lanthane, 5 p. 100 
de praseodyme, 12. 9 p. 100 de neodyme, 0. 62 p. 100 de samarium, 0. 11 p. 100 
d' europium, 0. 2 p. 100 de gadolinium et 0. 05 p. 100 d' yttrium. Pour la recu
peration de l' europium, le concentre est grille, macere dans de l' acide chlo
rhydrique concentre et, apres floculation, les produits de cerium sont extraits 
par filtration. Les details des procedes subsequents pour l' extraction par sol
vant n' ont pas ete publies. Le lanthane, le neodyme et le praseodyme sont 
extraits en vrac. Au cours d' une operation secondaire, l' europium est separe 
des oxydes de samarium, de gadolinium et d' yttrium. La production d' oxyde 
d' europium de la qualite du phosphore (99. 9 p. 100) a commence en juillet 1965. 
La basse teneur en yttrium du minerai est a noter, ainsi que la haute teneur en 
europium, en comparaison de celle de la monazite qui en contient 0. 04 p. 100 
ou moins. En 1965, la capacite annuelle de l' usine de Mountain Pass etait de 
10 millions de livres d' OTR. Une nouvelle usine qui doit porter cette capacite 
annuelle ii 30 millions de livres devait etre mise en activite au cours de l' ete 
1966. La capacite de production d' oxyde d' europium devait etre doublee pour 
atteindre 12, OOO livres. Un produit complementaire contenant du praseodyme 
et du neodyme devait etre expedie a Louviers (Colorado). 

La production mondiale de concentre en 1965 a ete evaluee a 11, OOO 
tonnes. On ne possede pas de renseignements quant a la production des divers 
produits de terres rares a partir du concentre. L' industrie de la production et 
du traitement des terres rares est encore modeste, mais elle prend de l' expan
sion. La demande de composes plus purs ne s' est pas developpee en proportion 
de la repartition des elements dans les minerais. Par exemple, quelques-uns 
sont de prix eleve a Cause de leur rarete OU de la demande infime (comme le 
lutetium), mais l' expansion des marches a cause une baisse du cout de l' euro
pium et de l' yttrium, alors que d' autres produits separes en vrac peuvent etre 
relativement bon marche ou en excedent, d' ici la creation de marches. 

La separation de terres rares individuelles, d' un haut degre de purete 
a partir de melanges, Se fait par echange d' ions OU au moyen de solvants, OU 

par ces deux methodes si l' on a pour objet de reduire le pourcentage des ele-
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ments separes par echange d' ions et pour lesquels aucun debouche n' existe. 
Les details des procedes utilises par les di verses societes ne sont pas publies, 
mais, dans le cas des composes d' un plus haut degre de purete, l' extraction 
des elements autres que les terres rares est aussi importante que la separation 
efficace des terres rares individuelles. Une methode communement employee 
pour la production des metaux de terres rares individuelles, apres le fraction
nement, consiste a reduire le fluorure de terres rares avec du calcium a une 
temperature depassant 1 000° C. Ce procede ne reussit pas avec le samarium, 
l' europium et l' ytterbium, mais il est possible de reduire les oxydes de ces 
metaux avec du lanthane. Le Bureau of Mines des Etats-Unis met au point 
actuellement une methode d' electrolyse utilisant le sel fondu. 

Les societes operant le traitement des terres rares comprennent: aux 
Etats-Unis, l' American Potash and Chemical Corporation, la W.R. Grace and 
Co. , la Molybdenum Corporation of America, la Michigan Chemical Corporation, 
la Nuclear Corporation of America et la Research Chemicals Limited; en 
Autriche, la Treibacher Chemische Werke Aktiengesellschaft; en France, la 
Pechiney, Compagnie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques; en 
Grande-Bretagne, la New Metals and Chemicals Limited, la London and Scan
dinavian Metallurgical Company, la Johnson, Matthey and Co. , Limited et la 
Thorium Limited; en Finlande, la Typpi Oy; en Allemagne occidentale, la 
Th. Goldschmidt A. G.; et au Japon, la Santoku Metal Industry Company. L'URSS, 
l' Inde et le Bresil ont egalement des usines de traitement des terres rares. 

USAGES 

Les oxydes de terres rares, produit d' extraction chimique, sont employes sur
tout en melanges dans les memes proportions environ que celles du concentre. 
Ils se vendent principalement comme composes de polissage du verre; les oxydes 
et les fluorures de terres rares melangees sont utilises dans le carbone des 
lampes a arc. Le metal de terres rares melangees (mischmetal), produit dis
ponible depuis nombre d' annees, s' obtient par electrolyse au sel fondu du chlo
rure de terres rares melangees, epure de phosphate et de sulfate. Le misch
metal sert a fabriquer les pierres a briquets' la fonte nodulaire et les alliages 
de magnesium. Des produits plus affines des meianges de terres rares, les 
chlorures de cerium, de lanthane, de praseodyme, de neodyme et de samarium, 
elements d' un poids atomique moindre, entrent dans la composition des cataly
seurs qui remplacent la silice-alumine dans le craquage du petrole. Les sels 
de didyme et de cerium servent a colorer le verre. 

Parmi les composes plus purs, les oxydes d' yttrium et d' europium 
sont couramment en demande dans l' industrie de l' electronique. Ils sont em
ployes dans la proportion approximative de 19 a 1 pour constituer le vanadate 
d' yttrium additionne d' europium employe comme phosphore rouge dans les 
lampes de television en couleurs. L'yttrium, le neodyme et le gadolinium 
peuvent servir a la fabrication de verres OU grenats artificiels pour les lasers. 
L' oxyde de lanthane est employe dans le verre de lentilles photographiques et 
l' oxyde de praseodyme pour la coloration jaune de la ceramique. 

Les terres rares separees a l' etat pur sont employees surtout pour des 
fins de recherche. Leur coii.t de production peut etre tres eleve et leur prix n' a 
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aucun rapport avec la valeur des matieres brutes dont ils sont extraits. En raison 
de l' interet porte a la recherche dans le domaine des terres rares, l 'organiSJ:lle 
Rare-Earth Information Center a ete cree au laboratoire Ames a Ames (Iowa). 

PRIX 

L' E & MJ Metal and Mineral Markets, dans son numero de decembre 1965, 
etablit une valeur nominale pour la monazite, fondee sur le contenu total de 
terres rares par livre, de 14 cents pour la matiere massive titrant 55 p. 100 
d' oxydes de terres rares. Pour les sables de monazite contenant 55 p. 100 de 
terres rares I le prix SI etablissait a 8 cents la livre; pour de la matiere titrant 
60 p. 100, il etait de 10 cents, et de 12 cents pour de la matiere titrant 66 p. 100. 
La monazite contient du thorium et du phosphate comme impuretes. 

Les terres rares melangees sous forme de concentres de bastnaesite 
titrant de 55 a 60 p. 100 d' oxydes de terres rares se vendent 30 cents la livre, 
franco a bord Nipton (Californie)o LI oxyde de terres rares melangees titrant de 
88 a 92 p. 100 d' OTR vaut 45 cents la livre. 

De fac;:on generale, un concentre melange se vend relativement moins 
cher et les prix sont negocies entre l' acheteur et le vendeur. Les concentres a 
haute teneur en elements de terres rares les plus demandes, surtout l' europium 
et l' yttrium, se vendent plus cher. 

Le mischmetal se vend environ $2. 90 la livre; les oxydes de terres 
rares propres au polissage du verre se vendent de $0. 75 a $1. 50 la livre. Les 
prix couramment exiges pour certains oxydes d' une purete de 99. 9 p. 100 sont: 
$7. 50 la livre pour le cerium, $37. 50 pour le neodyme, $50 pour l'yttrium, de 
$550 a $1, 350 pour l' europium. Dans les contrats importants, les prix peuvent 
etre plus bas. Les prix des metaux, a· la livre, sont etablis a $75 pour le cerium, 
$150 pour le neodyme, $180 pour l'yttrium et de $1,200 il.$5,000pourl'europium. 
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Le titane 

V. B. SCHNEIDER* 

La valeur des expeditions de scories de bioxyde de titane (Ti02) en 1965, 
matiere de base pour la fabrication de pigments, a atteint le chiffre sans prece
dent de $22, 400, OOO. Les deux usines productrices de pigments Ti02 au 
Canada ont fonctionrte presque a pleine capacite, et leur direction a fait con
naftre avoir prepare des programmes d'expansion. Aucune donnee sur la con
sommation des pigments Ti02 au Canada en 1965 n'est encore disponible, mais 
les estimations provisoires de l'industrie indiquent qu'elle est Iegerement 
superieure a celle de 1964 et qu' elle a atteint environ 45, 000 tonnes. 

Les fabricants de pigments consomment de 90 a 95 p. 100 de la produc
tion des minerals de titane; cependant, les perspectives sur l' emploi accru du 
titane de grande purete et des alliages de titane apparaissent excellentes. 
L' optimisme cree par les possibilites offertes par ce metal a provoque aux 
Etats-Unis une expansion excessive des moyens de production entre 1948 et le 
milieu des annees cinquante. Lorsque les Etats-Unis ont ecourte leur programme 
de construction d'avions militaires et interrompu en 1958 celui de constitution 
de reserves strategiques de titane, l'industriedu titane metal a subi une serieuse 
regression. A partir de 1963, une demande croissante de titane, qui s' est 
d'ailleurs maintenue en 1965, s'est manifestee tant pour des fins militaires que 
pour les voyages spatiaux et, domaine plus important, pour des fins non mili
taires. Certaines autorites predisent que le taux d'augmentation annuel des 
!ingots de titane pour les dix prochaines annees peut atteindre 15 p. 100. D'apres 
le rapport publie le 4 mars 1966 par le Bureau of Mines des Etats-Unis, 
Mineral Industry Surveys, Titanium Quartely, la consommation de !ingots aux 
Etats-Unis a atteint le volume sans precedent de 14, 691 tonnes; les importations 
d'eponge de metal ont egalement enregistre un tonnage record. Pour la premiere 
fois l'industrie a importe des !ingots de titane de Russie. 

En 1965, la production mondialedes minerals de titanedes pays noncom
munistes, production evaluee par le Bureau of Mines des :ttats-Unis, et publiee dans 

*Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Titane: production, importations et exportations 

PRODUCTION 1 (expeditions) 
Bioxyde de titane •..••..••.. 

IMPORTATIONS 
Bioxyde de titane pur 

Etats-Unis .••.••..••..••• 
Grande-Bretagne •.••...•. 
Allemagne occidentale ..•.. 

Total ••..•.••..•.••.••.•• 

Bioxyde de titane melange 

Tonnes 
courtes 

693 
1,120 

26 

1, 839 

Etats-Unis • • . • • . • • . • • . . . . 10, 443 

Titane metal 
Etats-Unis •.••.••.••.••.. 
URSS •.••.•..••.••..•.... 
Autres pays ••.••.•..•..•. 

Total .•.••..•..•..•..••.• 

EXPORTATIONS 
Titane, non ouvre, rebuts, 

ouvres et allies2 

725 

1 

726 

Etats-Unis . • . . . . . • . . • . . . . 31 

Bioxyde de titane2 
Etats-Unis . • • . • . . • . • • . • . . 3, 298 

1964 

$ 

21,270,144 

360, 725 
470,562 

11, 843 

843,130 

2,000,248 

3,609,039 

1,122 

3,610,161 

17 I 112 

l,344,287 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Tonnes 
courtes 

783 
712 

70 

1, 565 

9,534 

769 
33 

1 

803 

38 

3,202 

Titane 

1965p 

$ 

22,425,094 

429,021 
283,348 

29,695 

742,064 

1,816,869 

4,005,127 
62,656 
4,999 

4,072,782 

12,952 

1,344,580 

lscories de bioxyde de titane expediees par les producteurs. Aucune donnee 
relative au tonnage. 2selon le rapport du Ministere du Commerce des f:tats
Unis, U.S. Imports of Merchandise for Consumption, rapport FT 125. Aucune 
statistique officielle n'est disponible sur !'exportation canadienne concernant les 
categories identifiables. 
p: preliminaire .. : non disponible 
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Commodity Data Summaries, de janvier 1966 atteindrait 2, 700, OOO tonnes 
d'ilmenite et 223, 000 tonnes de rutile, ce qui represente des augmentations de 
6 et de 11 p. 100 respectivement. 

L'ilmenite (FeTi03) et le rutile (Ti02) sont les seuls mineraux com
merciaux de titane. TMoriquement, !'ilmenite contient 53 p. 100 de Ti02, et 
le rutile, 100 p. 100. 

PRODUCTION 

CANADA 
Au Canada, l'industrie du titane repose principalement sur !'extraction 

d'ilmenite destinee a la fabrication des scories de bioxyde de titane et, a un 
moindre degre, a la fabrication d'agregats lourds. Elle est extraite dans les 
regions du lac Allard et de Saint-Urbain dans le Quebec. A l'usine metallur
gique de Sorel la plus grande partie de !'ilmenite du lac Allard est fondue elec
triquement pour en obtenir des scories a 70 p. 100 en Ti02 et une fonte de 
premiere qualite. Le plus gros volume des scories est exporte, surtout aux 
Etats-Unis, pour entrer dans la fabrication de pigments a base de titane. 
Quelques expeditions sont faites a la Canadian Titanium Pigments Limited a 
Varennes (Quebec) et a la Tioxyde du Canada limitee a Ville-de-Tracy, (Quebec) 
les deux societes canadiennes productrices de pigments. 

Ces deux exploitations peuvent produire ensemble annuellement, plus 
de 100 millions de livres de pigments a base de titane et ont pu satisfaire en 
grande partie les besoins du pays, tout en exportant aux Etats-Unis 3, 202 tonnes 
evaluees a $1, 300, OOO ainsi qu'un tonnage important en Grande-Bretagne, d'une 
valeur encore indeterminee. Ces deux societes fabriquent plusieurs qualites de 
pigments au bioxyde de titane de types anatase et rutile et ont introduit sur le 
marche plusieurs types de pigments ameliores a mesure de leur fabrication. 

Avant 1963, le Canada importait annuellement de 25, OOO a 30, OOO 
tonnes de pigments a base de titane, surtout des Etats-Unis et de la Grande
Bretagne. Depuis cette date les importations ont sensiblement diminue grace a 
la production canadienne, malgre !'augmentation rapide de la consommation au 
pays meme. Le marche canadien des pigments Ti02 continue son developpement 
et se maintient au rythme des besoins des industries secondaires du pays dont 
la consommation, en 1965, etait estimee* a 85 millions de livres. 

Quebec Iron and Titanium Corporation ( QIT) 
Cette societe,dont la Kennecott Copper Corporation detient les deux 

tiers des actions et la New Jersey Zinc Company le reste, exploite a son usine 
metallurgique pres de Sorel (Quebec) huit fours a arc electrique d'une capacite 
annuelle totale d'un million et demi de tonnes courtes d' ilmenite. 

La QIT possecte l'une des plus grosses reserves d'ilmenite au monde 
contenant 150 millions de tonnes de minerai mesure et indique, titrant 35 p. 100 
de Ti02 et 40 p. 100 de fer en moyenne, et plusieurs millions de tonnes de 
minerai presume. Les cristaux d'ilmenite sont imbriques avec ceux d'hematite 

*Evaluee par la Division des ressources minerales. 
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dans des amas de mineral consistant en dykes, en lentilles irregulieres ou en 
filons-couches encaisses dans un massif d'anorthosite de 134 acres. L'amas 
le plus gros est situe au lac Tio dans la region du lac Allard (Quebec), a pres 
de 22 milles au nord de Havre-St-Pierre et a 500 milles en aval de Sorel. Le 
gfte du lac Tio contient des reserves estimees a 125 millions de tonnes d'ilme
nite. Plus de dix millions de tonnes ont ete expediees a l'usine metallurgique 
de la societe depuis le debut de sa production il y a 16 ans. 

Avant son traitement dans les fours electriques, l'ilmenite du lac 
Allard est envoyee a l'usine d'enrichissement de Sorel, ou elle est broyee et 
classee en deux grosseurs, d'une part moins de 5/16 de pouce a plus de 20 
mailles, d'autre part moins de 20 mailles. L'enrichissement s'opere dans des 
cyclones de types Dutch State Mine et dans des spirales Humphrey. Les concen
tres combines, d'une teneur d'environ 37 p. 100 en Ti02 et 42 p. 100 en fer, 
sont grilles dans des fours rotatifs afin d'en reduire la teneur en soutre. La 

fusion electrique du produit grille, dans des fours a arc, avec de l'anthracite 
pulverise, donne un laitier a 70. 5 p. 100 en Ti02 et 14 p. 100 en FeO, ainsi 
qu'un fer pauvre en phosphore contenant environ O. 12 p. 100 de soufre et 2. 25 
p. 100 de carbone. 

TABLEAU 2 

Titane: production de la QIT, 1964-1965 
(tonnes fortes) 

Mineral traite ..•..•...•.••..• · • • . 
Scorie de titane produite ...•.••..•• 
Fer produit •.••.••..•.••.•.....••. 

1964 

1,239,520 
486,358 
335,762 

Source: rapport annuel de 1965 de la Kennecott Copper Corporation. 

1965 

1,177,145 
487,425 
332,785 

Au debut de son exploitation, la QIT preparait son laitier pour la fabri
cation de pigments par le procecte au sulfate. Il peut etre employe comme 
matiere premiere dans le procede au chlorure, mais son utilisation n'est ren
table qu'en la soumettant a de nouveaux traitements. Prevoyant !'adoption 
croissante du procede au chlorure, la QIT a commence un programme de 
recherches afin de mettre au point un laitier utilisable dans ce procede. De 
plus, la QIT espere que l' elaboration du rutile syntMtique donnera une matiere 
premiere convenant a l' industrie du titane, off rant ainsi un deboucM entiere
ment nouveau. 

En 1965, la QIT a produit le chiffre sans precedent de 487, 425 tonnes 
fortes de laitier de titane; elle presume pour 1966 une augmentation de la 
production par suite d'une plus grande capacite des transformateurs de deuxdes 
fours actuels. La societe a annonce, de plus, avoir commence la construction 



TABLEAU 3 

Titane: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production Importations Consommation 

Total, 
Bioxyde Bioxyde Bioxyde bioxyde Bioxyde 
de titane, de titane de titane de titane de titane Ferro-

Ilmenitel scories2 pur melange pigments3 pigments4 titane5 

1956 630,197 157,374 . . .. 37,872 32,482 277 
1957 824,432 186,422 .. . . 34,234 32,622 252 
1958 420,932 161,312 .. . . 29,439 35,795 210 
1959 626,310 234, 670 . . .. 30,598 35,865 101 
1960 967,373 386,639 . . .. 26,896 36,394 257 
1961 1,155,977 463,316 .. . . 26,621 37,098 198 
1962 745,753 301,448 12,620 12,323 24, 943 37,213r 94 
1963 915,360 379,320 3,367 9,319 12,686 37,480 78 
1964 1,388,262 544,721 1,839 10,443 12,282 .. 27 
l965p 1,486,986 545,916 l,565 9,534 11,099 .. 65 

Source: Bureau federal de la statistique et rapports annuels des societes. 
lnmenite expectiee du lac Allard a Sorel et de la region de Saint-Urbain aux clients. Production de 1956 et de 1957: 
Bureau federal de la statistique; production de 1958 et des annees suivantes: rapports annuels des societes. 2Teneur 
en bioxyde de titane des scories: de 1956 a 1958, Bureau federal de la statistique; a partir de 1959, poids brut de 70 a 
72 p. 100 de scorie produite, d'apres les rapports des societes. 3De 1956 a 1961, titane et autres pigments d'oxyde ne 
contenant pas moins de 14 p. 100 de bioxyde de titane en poids. 4comprend les pigments de bioxyde de titane pur et 
melange. 5Production de 1956 a 1958, poids brut; a partir de 1959, teneur en titane. 
p: preliminaire .. : non disponible r: revise 

a.i 
lo-' 
00 
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d'un neuvieme four dont la capacite sera de 50 p. 100 plus elevee que celle des 
huit autres actuellement en service. Les amenagements precites augmenteront 
la capacite de production d'environ 20 p. 100 en 1967. 

Continental Titanium Corp. 
Cette societe, autrefois sous la raison sociale Continental Iron & 

Titanium Mining Limited detient des droits miniers dans la region de Saint
Urbain, a huit milles au nord de Baie-Saint-Paul sur la rive nord du St-Laurent, 
a 60 milles en aval de Quebec. Dans son rapport la societe declare des reserves 
mesurees et indiquees de 12, 500, OOO tonnes de minerai, d'une teneur moyenne 
de 35 p. 100 en fer et 37 p. 100 de Ti02, ainsi que des reserves presumees de 
huit millions de tonnes. L' ilmenite extraite sert a la fabrication des agregats 
lourds et a effectuer !'experimentation d'un procecte continu destine a produire 
du bioxyde de titane de qualite technique. Le procede comporte le lessivage 
sous pression, a haute temperature, a l'aide d'acide sulfurique dilue. En 1965, 
la Continental a continue la vente d'ilmenite pour agregats lourds et annonce la 
preparation d'un plan de financement en vue d'une installation de production de 
bioxyde de titane. 

Canadian Titanium Pigments Limited 
Cette societe, filiale appartenant entierement a la National Lead 

Company, de New York, a maintenu presque a pleine capacite durant toute 
l'annee le fonctionnement de son usine (a Varennes, Quebec); elle a, en ce qui 
concerne la qualite des pigments, realise de nouvelles ameliorations parmi 
lesquelles l' introduction d'un nouveau type de pigments sur le marche. Le 
bioxyde de titane scorifie employe lui a ete fourni par la Quebec Iron and Titanium 
Corporation de Sorel et son soufre liquide, employe a la fabrication de l'acide 
sulfurique, provenait de Montreal-Est. La production a ete vendue en majorite 
au Canada, toutefois d'importantes quantites ont ete exportees aux Etats-Unis et 
outre-mer. Vers la fin de 1965, la societe a fait connaftre les plans d'unnouvel 
element producteur de bioxyde de titane qui sera employe dans le procede au 
chlorure. La capacite annuelle de la societe sera portee ainsi a 40, OOO tonnes 
dont 10, OOO tonnes par le procede au chlorure et 30, OOO par le procede au sul
fate. 

Tioxyde du Canada limitee 
Cette societe, anterieurement la British Titan Products (Canada) 

Limited, appartient entierement, en tant que filiale, a la British Titan Products 
Company Limited de Londres. Elle fabrique une grande variete de pigments 
Ti02 a son usine de Tracy (Quebec). L'usine a presque atteint sa pleine capa
cite en 1965 et des appareils supplementaires de transformation sont en cours 
d' installation afin de porter la capacite annuelle de 22, OOO a 27, 000 tonnes. 
L'achevement de ces installations est prevu pour le debut de 1966. 

AUTRES PAYS 
Les lftats-Unis, tout en etant le plus grand producteur et consommateur 

d'ilmenite et le plus grand consommateur de rutile, ont une production de rutile 
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TABLEAU 4 

Production de concentres d'ilmenite 

(en milliers de tonnes courtes) 

Etats-Unis ......•................. 
Canada* .......................•.. 
Australie ............•............ 
Norvege .... , .................... . 
Malaisie ....••..•.......•.......•. 
Finlande ......................... . 
Autres pays**· .....•..•...•..•...• 

Total. ..........•...•............. 

1964 

1,001 
545 
343 
300 
145 
128 
114 

2, 576 

. 1965e 

1,030 
546 
504 
300 

2,740 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1964 et Commodity 
Data Summaries, janvier 1966. 
*Scorie a 72 p. 100 en Ti02. **A l'exclusion des pays du Bloc sovietique. 
e: estimatif .. : non disponible 

TABLEAU 5 

Production de concentres de rutile 

(tonnes courtes) 

1964 

Australie ........................ 201, 522 
Etats-Unis • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 8, 062 
Inde ........................... . 2,062 
Autres pays .................... . 

Total ........................... 211, 600 

l965e 

241,000 
6,000 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Minerals Yearbook, 1964 et Commodity 
Data Summaries, janvier 1966, Bureau of Mineral Resources, Australie. 
e: estimatif .. : non disponible -: neant 
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bien inferieure a celle de l'Australie. D'apres les extrapolations faites par le 
Bureau of Mines des lhats-Unis et publiees en janvier 1966 par Commodity 
Data Summaries la production americaine d'ilmenite, Iegerement plus elevee 
qu'en 1964, serait de 1,030,000 tonnes courtes pour 1966. Le Bureau of Mines 
a declare que leur production de rutile en 1964 a baisse de 25 p. 100 et estime 
leur production de 1965 a 6, OOO tonnes. La consommation d'ilmenite et de 
rutile, qui etait de 1,109,000 tonnes et 79,446 tonnes en 1964,aetedel, 110,000 
tonnes et de 95, OOO tonnes en 1965. L'augmentation de la consommation de 
rutile reflete l'emploi croissant du rutile dans la production des pigments par le 
procede au chlorure. 

Aux Etats-Unis, !'ilmenite produite par six societes est extraite de huit 
mines situees dans l'etat de New York, en Floride, en Virginie et au New Jersey. 
Plus de la moitie provient de l' etat de New York, un tiers de Floride, et le 
reste de Virginie et du New Jersey. En 1965, la production miniere a ete 
evaluee a 20 millions de dollars. L'ilmenite produite aux Etats-Unis est con
sommee par une centaine de societes environ, dont six productrices de pigments 
de TI02 dans l' Est du pays, en utilisent 95 p. 100. Trois societes, dont deux en 
Floride et une en Virginie, produisent du rutile. 

Les chiffres preliminaires fournis par le Bureau of Mines de l' Australie 
indiquent pour 1965 une augmentation de production de rutile concentre, en ce 
pays, de 20 p. 100 sur 1964 donnant un total de 214, 951 tonnes fortes et une 
production d'ilmenite de 450, OOO tonnes, soit 40 p. 100 de plus qu'en 1964. Les 
exportations de rutile s'eleverent a 186, OOO tonnes durant les neuf premiers 
mois de 1965 et a 193, OOO tonnes pour le total des exportations de l'annee 1964. 

Les preparatifs de mise en valeur commences en 1964 dans la Sierra 
Leone par la Sherbro Minerals Ltd., en vue d'extraire le rutile de tres grandes 
reserves, ont ete poursuivis en 1965; la mise en production est prevue pour le 
debut de 1966 avec un total annuel de 100, OOO tonnes. Les reserves sont situees 
sur la plaine cotiere, pres de Gbangbaia dans le sud-ouest de la Sierra Leone. 
Le rutile recupere par une grosse drague aspirante fonctionnant sur un lac 
artificiel a 25 milles de la mer sera concentre et transporte par camion jusqu'a 
Niti sur la riviere Gbangbaia, distant de 16 milles ou, charge sur un chaland et 
transporte a l'estuaire Sherbro a 18 milles en aval, il sera transborde en vrac 
par un elevateur a godets et un transporteur a courroie. 

L'Inde a deja ete l'un des premiers fournisseurs d'ilmenite au monde 
ma is, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la production et les expor
tations en declin ont fait qu'actuellement !'ilmenite est seulement recuperee pour 
l' approvisionnement des industries du pays, productrices de pigments. La Mineral 
& Metal Trading Corp. a essaye de faire revivre le commerce des exportations, 
particulierement au Japon. 

Les concentres d' ilmenite sont produits dans nombre d'autres pays en 
plus de ceux mentionnes, les plus importants sont la Norvege, la Finlande, la 
Malaisie et Ceylan. L' Australie est le plus grand producteur de rutile, toutefois 
plusieurs autres pays en produisent de petites quantites. 
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USAGES ET CONSOMMATION 

Le gros de !'ilmenite extraite sert a la fabrication des pigments au bioxyde de 
titane. Le Ti02 utilise a cette fin s'obtient surtout par le traitement de !'ilme
nite a l'acide sulfurique, en eliminant le fer en dissolution et en broyant le com
posant titane pour obtenir la grosseur du pigment. Ce procede est difficile a 
appliquer a !'ilmenite extraite par la Quebec Iron and Titanium Corporation, car 
l'hematite, formee de cristaux dissemines et imbriques avec ceux de !'ilmenite, 
ne peut etre eliminee par la preparation mecanique ordinaire du minerai. Aussi, 
la quantite d'acide sulfurique necessaire pour !'elimination du fer entrafnerait 
un cout trop eleve. A Sorel est utilise un procede pyrometallurgique pour la 
separation du fer (a l'etat de metal fondu) de !'ilmenite et de l'hematite associees. 
Des scories riches en oxyde de titane, transformees ensuite en pigments de 
Ti02, sont ainsi obtenues en utilisant beaucoup moins d'acide que si !'ilmenite 
elle-meme servait de matiere de base. 

Le bioxyde de titane doit sa valeur comme pigment a son indice de 
refraction eleve. Pour obtenir le maximum de cette propriete le Ti02 doit avoir 
la forme de particules pulverentes, minuscules et de grosseur uniforme. Son 
coefficient de refraction eleve explique l'opacite du pigment. Le pouvoir opa
cifiant relatif des pigments se mesure a la quantite necessaire pour couvrir ou 
obscurcir une unite de surface etablie en damier. Compare a d'autres pigments 
blancs, le Ti02 a un pouvoir opacifiant de 10 a 12 fois superieur a celui de la 
ceruse, de SiX fois superieur a celui de l'oxyde de zinc OU d'antimoine et de 
quatre fois a celui du lithopone. 

Outre leur opacite superieure, les pigments de Ti02 sont tres blancs et 
brillants. Ils augmentent la durabilite de bien des milieux oii ils sont incorpores 
et sur le plan chimique, ils sont inactifs et non toxiques. Par suite de cet 
ensemble de proprietes, les pigments de Ti02 ont remplace en grande partie les 
ingredients employes autrefois comme pigments blancs. En 1965, le Canada a 
utilise environ 42, 500 tonnes de pigments dE: Ti02, dont l'emploi en pourcentage 
par industrie est approximativement le suivant: 

Peintures 66 p. 100 
Linoleum et toile ciree 10 
Papier 10 
Caoutchouc et plastiques 7 
Enc re 1 
Ceramiques 2 
Textiles 2 
Autres 2 

Total 100 p. 100 

Le rutile est essentiellement un oxyde nature! du titane. Les concentres 
en provenance d' Australie de qualite bien superieure a ceux toujours utilises, 
sont par leur teneur en Ti02,qui depasse 95 p. 100,un facteur important pour la 
fabrication des enduits d'electrodes a soudure et de l'eponge metallique a partir 
de laquelle le lingot de titane est produit. Avant l'emploi du procede au chlorure 
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dans la fabrication des pigments au bioxyde de titane, la plus grande demande 
de rutile etait faite pour la fabrication des electrodes a soudure; le rutile etait 
egalement utilise pour la fabrication de l'eponge metallique de titane. Actuel
lement, pres de 50 p. 100 du rutile employe entre dans la fabrication des 
pigments. 

PRODUCTION ET FABRICATION DU TITANE METAL 

La Dominion Magnesium Limited, pres de Haley (Ont.), utilisant du bioxyde de 
titane de qualite technique fabrique par la Canadian Titanium Pigments Limited, 
a produit du titane metal sous forme de boulettes frittees pesant de cinq a sept 
grammes chacune. Ces boulettes servent en majorite a la fabricationdefusibles 
speciaux dont la vente se fait presque entierement a la Grande-Bretagne. 

L'Atlas Titanium Limited, filiale pour "metaux speciaux" de l'Atlas 
Steels Company, division de la Rio Algom Mines Limited, a continue la fusion 
secondaire de lingots importes et leur transformation en produits ouvres pour 
la vente au Canada et a l'etranger. Comme au cours des annees precedentes, 
une grande partie de la production consistait en produits transformes pour le 
compte de sa societe associee des Etats-Unis, la Reactive Metals Inc. Par suite 
du succes obtenu dans l' exportation de paniers pour placage et autres produits 
usiniers un bureau de ventes permanent et de caractere international a ete fonde 
en juin 1964, a Wembley en Grande-Bretagne. 

La Macro Division de la Kennemetal Inc. , sise a Port Coquitlam (C. -B.), 
est le seul fabricant canadien de poudre de carbure de titane. Cette societe se 
sert aussi de titane pour fabriquer du carbure de titane-tungstene et plusieurs 
autres carbures complexes, a partir du rutile. 

La Titanium Metals Corporation a Henderson (Nevada), et la Reactive 
Metals Inc., a Ashtabula (Ohio) sont les producteurs commerciaux de titane 
eponge aux f:tats-Unis. La Reactive Metals appartient conjointement a la 
National Distillers & Chemical Corp. et a l'United States Steel Corporation. La 
Carborundum Metals Climax, Inc., (CMC), appartenant conjointement a la 
Carborundum Co. et a la Climax Molybdenum Company, et la Oregon Metallur
gical Corp. (ORMET) ont annonce un projet d'amenagement des installations de 
production d'eponge metallique et autres produits ouvres. La CME produira 
l' eponge metallique a Parkersburg (Virginie occidentale), et les produits ouvres 
a Akron (Ohio); la ORMET produira l'eponge metallique a son usine d' Albanie 
(Oregon) oil. elle fabrique egalement la fonte de titane, les lingots et les produits 
ouvres. 

Aux Etats-Unis, les principaux fabricants de produits ouvres en titane 
sont la Reactive Metals Inc. ; la Titanium Metals Corporation; l'Oregon Metal
lurgical Corp. ; la Crucible Steel Company of America; et la Republic Steel 
Corporation. Les fabricants japonais de titane metal sont !'Osaka Titanium 
Manufacturing Co., a Osaka; la Toho Titanium Industry Co., et la Nippon Soda 
Co., Ltd., a Tokyo. 

En 1965, tous Jes secteurs de l'industrie du titane metal aux Etats-Unis 
ont vu leur production s'elever rapidement. Les expeditions de produits ouvres 
ont atteint le tonnage record de 19 millions de livres dont la majeure partie a ete 
absorbee par les besoins militaires; toutefois un usage sans cesse croissant de 
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ces produits est fait a des fins pacifiques. Environ 10 p. 100 des ventes ont eu 
lieu dans le secteur economique regi par l'industrie OU par d'autres socic§tes 
d'initiative privee. Le titane s'emploi de plus en plus dans la fabrication de 
tuyaux et installations de tuyauterie en milieux corrosifs, comme par exemple, 
les appareils servant a !'extraction du sel de l'eau, et l'outillage pour procedes 
chimiques. Le nouvel avion de transport Lockheed C5A renfermera peut-etre 
30, OOO livres de titane dans sa structure, ainsi qu'une certaine quantite dans 
son bloc-moteur. Du titane est ajoute au fer et a l'acier sous forme de ferro
titane pauvre en carbone ou il agit comme desoxydant, affineur de grains et 
element d'alliage, particulierement dans les aciers inoxydables et ceux soumis 
a de hautes temperatures. A l'etat pur OU allie a de petites quantites d'alumi
nium, de vanadium, de molybdene et de chrome, la force du titane equivaut 
sensiblement ii celle des aciers de qualite superieure avec un poids de 45 p. 100 
plus Ieger. 

PRIX 

Les prix suivants aux Etats-Unis sont tires de l'E & MJ Metal and Mineral 
Markets, du 27 decembre 1965: 

Minerai de titane, franco wagonnee, ports 
de l' Atlantique 
Ilmenite, 54% de Ti02, par tonne forte ......... . 
Rutile, 96% par tonne courte .................. . 

Titane metal par livre, livre 
Max. 120 Brinell, 99. 3%, par 500 livres ....... . 
Max. 90 Brinell, 99. 9%, par 25 livres ......... . 
Max. 75 Brinell, 99. 9%, par 10 livres ......... . 

Ferrotitane, franco livre dans le nord-est des 
Etats-Unis 
Pauvre en carbone, par livre de titane contenu, 
en morceaux (1/211) ensacM, 38-43% de Ti, 

$ 21 a $ 2-4 
107 a 111 

1. 32 
1. 90 
4.00 

0.10% de C. max.............................. 1. 35 

Teneur moyenne en carbone, la tonne nette, par 
wagonnee, gros morceaux, ensache, 17-21% de 
Ti, 3-5% de C .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. .. 375. 00 

Riche en carbone, la tonne nette, par wagonnee, 
gros morceaux, ensache, 15-19% de Ti, 6-8% 
de C......................................... 310. 00 
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TARIFS DOUANIERS 

CANADA 

Tarif de 
preference 
britannique 

Minerai de titane . . . . . . . . . . en franchise 

Oxyde de titane et pigments 
blancs contenant au 
minimum 14 p. 100 de 
Ti02 en poids . . . . . . . . . . . . en franchise 

Eponge et agglomeres 
d'eponge, lingots, blooms, 
brame, billettes de titane 
ou alliages de titane pour 
produits ouvres canadiens 
(jusqu'au 30 juin 1966) . . . . en franchise 

Ferrotitane . . . . . . . . . . . . . . . en franchise 

ETATS-UNIS 
Minerai de titane, brut. . . . . en franchise 

Titane metal, dechets et 
rebuts non ouvres* . . . . . . . 20% ad valorem 

Titane, ouvre . . . . . . . . . . . . . 18% ad valorem 

Ferrotitane . . . . . . . . . . . . . . . 10% ad valorem 

Bioxyde de titane . . . . . . . . . . 15% ad valorem 

Compose de titane . . . . . . . . . 15% ad valorem 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 

12 1/2% 

en franchise 

5% 

Titane 

Tar if 
general 

en franchise 

15% 

25% 

5% 

*Les droits de douane sur les rebuts sont temporairement suspendus jusqu'au 
30 juin 1967. 
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Le tungstene 

V. B. SCHNEIDER* 

La production canadienne de tungstene a atteint environ trois millions de livres, 
provenant en totalite de la Canada Tungsten Mining Corporation Limited. La 
mine est situee juste al' est de la ligne frontiere entre le Yukonetles Territoires 
du Nord-Quest, a 135 milles au nord de Watson Lake. Selon le rapport annuel 
de la societe, Ja production pour l' annee 1966 devrait atteindre approximati -
vement quatre millions de livres. Ce total constituerait un record jamais atteint 
au Canada et representerait 15 p. 100 de la production prevue dans le monde 
non communiste. 

En 1963 et 1964, la societe Canada Tungsten a expedie a titre experi
mental, des echantillons de concentres en provenance de cette propriete. En 
1958, la Canada Tungsten avait annonce la decouverte de cegisementdetungstene 
dans les Territoires du Nord-Quest et les travaux d' exploration et de mise en 
valeur posterieurs ont revele l' un des plus riches gisements au monde. Dans 
son rapport annuel, la soctete indique que le tonnage des reserves, apres 
estimations a la fin de 1965, atteignait 920, OOO tonnes titrant 2. 49 p. 100 de W03. 
L' affaissement des marches du tungstene en 1961 et les problemes de bocardage 
ont influence la societe dans sa decision de remettre a 1965 la production du 
tungstene a l' echelle commerciale. 

Durant la periode de baisse, le prix cote a New York pour les concen
tres de tungstene importes est passe, de $24 l' unite de tonne courte de W03 
sur une base de 65 p. 100 en teneur de W03, en juillet 1931, ~ $7. 50 en aoiit 1962. 
Le marche est demeure languissant jusqu' en aoiit 1964, pour reprendre ensuite 
une certaine actiVite amenant une hausse progressive qui s' est accentuee au cours 
du deuxieme semestre 1965, portant le prix de l'unite a $3lverslafindel'annee. 
Les consommateurs americains acquittent un supplement de tarif de 50c. la 
livre sur la teneur en tungstene des concentres importes, ce qui porte a $7. 93 
chaque unite de tonne courte de W03. 

Les donnees statistiques completes sur le tungstene ne sont pas dispo
nibles, toutefois, il apparart que la production de tungstene du monde non 

*Division des ressources minerales 

**Une unite de tonne courte equivaut a 1 p~ 100 d' une tonne courte (i. e. 20 livres). 
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TABLEAU l 

Tungstene: production, importations et consommation 

PRODUCTIONl (expeditions de W03) 

IMPORTATIONS 

Livres 

1964 

Minerais d·3 tungstene et concentres 
il:tats-Unis .•.•••••.••.•......•... 203, 200 
Grande Bretagne •.....•......•... 
Autres pays, ..••......•..•..•.... 186, 600 

Total ••••••..••.••.•.....••.•...• 389, 800 

$ 

111,105 

56,360 

167,465 

1965p 

Livres $ 

320,300 370,019 
37,100 43,690 

357' 400 413,709 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ferrotungstene2 
Grande Bretagne ..............••• 
Autriche ...•••••.....•..•....•.•. 
:gtats-Unis .••..•..........•..••.. 
Suede ..........•....•...•.•..... 

50,000 
60,000 
30,000 
32,000 

20,708 
57,825 
35,115 
20,754 

168,000 124, 931 
138,000 199,900 
48,000 59,891 

354,000 384, 722 Total ..••..•...•....••.•....•.... _1_7_2~,o_o_o~~-13_4~,_4_0_2~~~-'--~~~-'-~ 

CONSOMMATION (teneur en W) 
Scheelite .•.•.•.•..••....•.•••... 285, 795 
Tungstene metal et poudre 

de metal .•.•..•.............•.• 
Fil de tungstene .••...•.••••..•... 
Ferrotungstene .•..........••..... 
Autres3. .•••..•.••.....•.•....•.. 

Total. ..••............•..•...... 

208,569 
10,167 
87,316 

148,563 

740, 410 

Source: Bureau federal de la statistique. 

449, 341 

262,511 
11,613 

(4) 
154, 149 

877, 614 

lconcentres de tungstene (scheelite) expedies par les producteurs: aucun chiffre 
pour publication. 2poids brut. 3Poudre de carbure de tungstene, baguette de 
tungstene, oxyde tungstique et tungstate de sodium. 4Compris dans « Autres». 
p: preliminaire .. : non disponible -: neant 

communiste n' a pas suivi la progression de la consommation en 1964-1965. La 
Chine, dominant le marche en tant que premier producteur mondial, l' expansion 
de la production et specialement la reouverture de mines risquent d'etre des 
entreprises hasardeuses et coiiteuses. La production insuffisante et, fait plus 
important encore, le retrait de la Chine du marcM mondial de tungstene en 
concentres ont amene une hausse des prix. 

Les importations canadiennes de tungstene en minerais et en concentres 
ont diminue d' environ 8 p. 100 sur celles de 1964, tandis que le coii.t de l' unite 
de matieres importees a augmente de 170 p. 100; au cours de 1965, les impor
tations de ferrotungstene ont augmente de 103 p. 100, tandis que le cout de 
l' unite ne s' elevait que de 40 p. 100. En 1965, la consommation de tungstene 
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TABLEAU 2 

Tungstene: production, commerce et consommation, 1956-1965 
(en livres) 

Production* 

(teneur en W03) 

1956 2,271,437 
1957 1, 921, 483 
1958 690,976 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965p 

3,580 

Importations 

Mineral de Ferro-
tungstene** tungstene 

123,800 205,500 
230,700 170,200 
884, 100 199,000 
840,000 828,600 

1,156,900 980,700 
501,800 518,300 

2,854,300 285,600 
645,500 624, 100 
389,800 172,000 
357' 400 354, OOO 

Source: Bureau federal de la statistique. 

Exportations Consommation 

Schaelite (teneur en W) 
(teneur en W) 

1,763,793 284, 318 
1, 524, 851 277,972 

477,079 316, 738 
659, 991 
947, 222 
843,228 

1,039,628 
903,924 
740,410 
877. 614 

*Scheelite expediee par les producteurs (teneur en W03). **Avant 1964, tungs
tene rapporte en poids brut. A partir de 1964, tungstene rapporte en teneur 
de W. 
p: preliminaire .. : non disponible -: neant 

(sous toutes ses formes) a atteint 877, 614 livres donnant une augmentation 
d' environ 12 p. 100 sur celle de 1964. 

Pour compenser la penurie de tungstene aux :faats-Unis, la General 
Service Administration (GSA) a vendu a l' industrie en 1965, environ 900, OOO 
livres de tungstene prises sur les reserves du gouvernement, et a fait connartre 
qu' en 1966 de plus grandes quantites de tungstene seraient disponibies. En plus 
de ces ventes la GSA a reserve quelque 104, OOO livres de tungstene pour servir 
de paiement en nature dans le reglement prevu a deux contrats pour l' amelio
ration des concentres de colombium et de tantale. 

Les deux principaux mineraux de tungstene sont la scheelite (CaW04) 
et la wolframite (Fe, Mn)W04. La scheelite est une matiere minerale extraite 
a la mine de la Canada Tungsten. Le gfte est une substitutionpyrometasoma
tique de la pierre calciare. La scheelite est aussi associee a des veines de 
quartz aurilere dans plusieurs mines d' or actives ou abandonnees depuis long
temps et situees en Nouvelle-Ecosse, au Quebec, en Ontario, au Manitoba, en 
Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-OUest. Ces venues n' ont 
actuellement aucune importance economique, bien que de la scheelite ait ete 
recuperee comme sous-produit des mines d' or durant la Seconde Guerre mon
diale et la guerre de Coree. De la wolframite melangee a des graviers de cours 
d' eau et dans des filons de quartz aurifere de la region d' Atlin a ete decouverte 
dans le nord de la Colombie-Britannique et au Yukon. 
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PRODUCTION MONDIALE ET COMMERCE 

Selon le Bureau of Mines des :f':tats-Unis* la production mondiale de tungstene 
en 1965 a ete de 62, 600, OOO livres dont 39 millions de livres environ produites 
par des pays du Bloc communiste. En raison des echanges tres limites de 
tungstene (sous quelque forme que ce soit) entre les pays communistes et les 
pays non communistes, il est difficile de determiner l' utilisation faite en 1964-
1965 par la Chine et la Russie de la quantite de tungstene que ces pays sont 
supposes produire. 

Les :f':tats-Unis, le plus grand consommateur de tungstene connu, 
publient des donnees statistiques concernant ce metal. Le Bureau of Mines des 
~tats-Unis indiquait, dans sa publication Mineral Industry Surveys, Tungsten 
Monthly, du 4 mars 1966, que la consommation de tungstene concentre de ce pays 
a atteint 13 millions de livres de teneur W. La production de tungstene des 
Etats-Unis provient de deux mines, dont celle de la Union Carbide Nuclear 
Company, pres de Bishop Creek, en Californie, et celle de la Climax Molyb
denum Company, a Climax, au Colorado. Le tungstene est un co-produit du 
molybdene, du cuivre et de l' argent a la mine de Bishop Creek et un sous
produit de la recuperation du molybdene a Climax. La Union Carbide recupere 
aussi de petites quantites de tungstene provenant des matieres mises en 
reserve par de nombreuses petites usines, en Californie, avant l' arret de leur 
exploitation. La production a Climax en 1965 s' est elevee a 1, 180, OOO livres. 
La Union Carbide ne fourni aucune donnee au sujet de ses recuperations de 
tungstene. Les evaluations officieuses indiquent que la production des ttats
Unis, en 1965, serait de 11 ordre de neuf millions de livres environ. 

Le Portugal, avec les mines de la Metallium Corporation et de la Beralt 
Tin and Wolfram Ltd., a ete longtemps une s.ource importante de wolframft.e pour 
les consommateurs de l' Europe occidentale. Selon les rapports des societes, la 
production pour chaque organisation accusait en 1965 une legere tendance a la 
baisse du fait que certaines exploitations,qui avaient cesse toute activite au cours 
de la periode de crise du marcM, eprouverent des difficultes de reouverture en 
raison de la penurie de main-d'oeuvre. Toutefois, la production du Portugal 
pOUr 1966 devrait SI elever a environ 1, 500 tonnes fortes de matiereS COntenant 
65 p. 100 de W03. La wolframite portugaise etant uniformement de grande 
purete se vend souvent a prime. La Grande-Bretagne, l' Allemagne, la France 
et le Japon sont de grand importateurs de concentres de tungstene. 

Le Comite des Nations Unies sur le tungstene a tenu sa quatrieme 
session en mai, a New York, afin de passer en revue le marche du tungstene, de 
deliberer sur l' opportunite de conclure des ententes inter-gouvernementales sur 
le tungstene, de fonder un institut international du tungstene, et de verifier si les 
prix cotes pour les minerals et les concentres de tungstene etaient bien repre
sentatifs. Le Comite des Nations Unies sur le tungstene qui, avant la quatrieme 
reunion etait un comite special, est devenu, lors de la quatrieme session, un 

*Bureau of Mines des ttats-Unis, Division of Minerals, Commodity Data Summa
ries, janvier 1966. 

95188-41 
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TABLEAU 3 

Production mondiale de tungstene en concentres 
(tonnes courtes, base de W03 de 60 p. 100) 

Canada .••.•..•.............. 
Chine •.•••.•....•.•...•..••.. 
URSS .•....••.•.........•.••. 
Etats-Unis ..••.•...•..••..••. 
Coree du Sud .....•.•.•.....•• 
Coree du Nord .••...••...••... 
Bolivie (exportations~ .....••.. 
Australie •..•..•.•......•.••• 
Autres pays .••....•..•....••• 

Total •••...••...•......•.••.. 

1963 1964 

24,900e 
12,lOOe 

5,657 
6,092 
4,400e 
2,513 
1,793 
7, 145 

64,600 

22,500e 
12,lOOe 

9,244 
6,600 
4,400e 
2,285 
1,860 
5,911 

64,900 

1965e 

3,000 
24, OOO 
12,000 

9,000 
7,000 
5,000 
2,600 
2,000 
1,400 

66,000 

Source: Bureau of Mines des lhats-Unis, Minerals Yearbook, 1964; Bureau of 
Mines des Etats-Unis, Commodity Data Summaries, janvier 1966; rapports des 
societes; et Department of National Development, Bureau of Mineral Resources, 
Canberra, Australie. 
e: estimatif .. : non disponible -: neant. 

comite permanent des Nations Unies dans le cadre de la UNCTAD, etses rap
ports ont ete mis a la disposition du public. 

Parmi les nombreux problemes auxquels les producteurs de concentres 
de tungstene doivent faire face,se posent ceux de la qualite et des prescriptions 
techniques ainsi que les stipulations et sanctions prevues ordinairemeo.t aux 
contrats a long terme, afin de faire respecter les clauses concernant les pres
criptions des matieres livrees. 11 y a presque autant de qualites et de normes 
que de consommateurs. L' un acceptera une impurete que l' autre refusera et, 
a moins qu' un producteur ne puisse expedier son entiere production a un seul 
consommateur, les pertes subies lors de la recuperation peuvent etre consi
derables, etant donne que l' usine essaie de repondre a chaque demande. 

Le tungstene usage ou de rebut est, sans le moindre doute, une source 
de recuperation importante. 11 est recupere des metaux de tungstene OU des 
composes de l' extremite des outils, des filieres, des bouts de baguettes, de la 
poudre, des fils, de l' acier de rebuts de tungstene et des principaux alliages. 
Certaines de ces matieres peuvent servir de nouveau et entrer directement dans 
la fabrication d' acier d' alliage, mais la majeure partie est traitee chimiquement 
pour obtenir la scheelite synthetique. 

CONSOMMATION ET USAGES 

Les perfectionnements des techniques de fabrication du carbure de tungstene ces 
dernieres annees ont favorise l' emploi du carbure de tungstene cemente. Pour 
la coupe des metaux, les outils au carbure de tungstene permettent d' obtenir 
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TABLEAU4 

Consommation de tungstene au Canada selon l' usage en 1964 
(en livres de W contenu) 

Carbures ........•........•.•.............•...•........•.••.•. 
:E1ectricite et electroniques .•..•...••........•..•.•.•.••••••.••. 
Alliages non ferreux .....•.•.•..•••••••......•••.•.•••••••••••. 
Fer et acier •.•...•..•.•.••...••...•..•.•.....••••.••••••.•... 
Pigments .••....•.•..•.••....••....•.....•.......••.....•.•.•. 

Total. .••..••..•....•...........•.................•••.•.•..... 

456,871 
12,210 
12, 502 

239,777 
19, 050 

740,410 

Source: Division des ressources minerales d' apres les donnees du Bureau 
federal de la statistique. 

un rendement plus eleve qu' avec les outils en acier renfermant la meme quan
tite de tungstene. Ce fait a conduit a modifier 11 utilisation du tungstene. Il y a 
une vingtaine d' annee, 90 p. 100 du tungstene consomme entraient dans la fabri
cation des alliages ferreux et 5 p. 100 dans celle des carbures de tungstene. 
Aux Etats-Unis en 1964, environ 44 p. 100 ont servi a la fabrication des carbures 
de tungstene, 24 p. 100 a celle des alliages ferreux, 20 p. 100 a la fabrication 
du tungstene metal, 11 p. 100 a celled' alliages congus pour de hautes tempe
ratures et autres alliages non ferreux et 1 p. 100 a la fabrication des produits 
chimiques. Le tableau 4 presente les divers aspects de la consommation au 
Canada. 

Le carbure de tungstene se soude al' extremite d' outils de coupe 
comme: fraises. poingons et forets; il sert a fabriquer des filieres pour etirer 
les fils et tuyaux; pour fabriquer des pieces resistantes al' usure: calibres, 
sieges de soupapes, guide-soupapes; il constitue enfin le noyau des aciers per
forants. Ces dernieres annees, son emploi dans la fabrication des crampons 
a pneu a souleve une grande controverse, mais, de l' avis de plusieurs, le 
tungstene pourrait en fin de compte y trouver un emploi tres important. Le depot de 
vapeur de carbure de tungstene surd' autres surfaces d' acier pour enaccroitre 
la durabilite est du plus haut interet pour le developpement de l' emploi du tung
stene. Certains industriels songent a la recherche de bien d' autres emplois du 
tungstene, mais les grandes fluctuations des prix et de l' approvisionnement les 
ont decourages pour la mise en valeur de nouvelles possibilites du tungstene. 

Dans le domaine des alliages non ferreux et des super-alliages, le 
tungstene est allie en proportions variables au cobalt, au chrome, au nickel, au 
molybdene, au titane et au colombium pour produire des surfaces dures suscep
tibles de resister a la corrosion et a la chaleur. Les alliages congus pour des 
temperatures elevees s' emploient surtout dans les turboreacteurs, volets de 
reglage des tuyeres, aubes de turbines, revetements de chambres de combus
tion et cones arriere. Ils sont utilises aussi dans les echangeurs de chaleur, 
les surchauffeurs de chaudieres et les surcompresseurs. La stellite, alliage 
non ferreux de 5 a 20 p. 100 de tungstene, associee a du chrome et du cobalt, 
sert a la fabrication de baguettes de soudure pour durcir les surfaces et pour 
fabriquer les out.i.ls a Coupe rapide. 

95188-4ll 
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Dans l' industrie de l' automobile, le tungstene metal sert a la fabrica
tion des contacts d' allumage et autres points de contact. 11 entre aussi dans la 
composition des filaments de lampes a incandescence et dans celle de certains 
types de bronzes. 

Voici les noms des principaux consommateurs de tungstene au Canada: 

Ontario 
Atlas Steels Company, division de la Rio Algom 

Mines Limited .....•.....•..........•......•.......... 
La Compagnie Generale tlectrique du Canada Limit6e ..... . 
A. C. Wickman Limited ...........•......•.............. 
Johnson Matthey & Mallory Limited .....................• 
J. K. Smit & Sons of Canada Limited .................... . 
Canadian Westinghouse Company Limited ................ . 
Dominion Colour Corporation Limited ......•.....•......• 
Deloro Smelting and Refining Company, Limited .........•. 
Wheel Trueing Tool Company of Canada Limited ....•...... 

Quebec 
Crucible Steel of Canada Ltd. 
Ferro Technique Limited .........•......•....•..•.....• 

Colpmbie-Britannique 
Kennametal of Canada, Limited .•...•....•....••......... 
Boyles Bros. Drilling Company, Ltd ..•........•........ 
Kennametal Inc. , Macro Division .•..•.....•...•.....•... 

Welland 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Hamilton 
New Toronto 
Belleville 
Windsor 

Sorel 
Montreal 

Victoria 
Vancouver 
Port Coquitlam 

La Macro Division de la Kennametal Inc. est le seul fabricant canadien 
de poudre de carbure de tungstene. La societe fabrique aussi de la poudre 
d' oxyde tungstique, de la poudre de tungstene metal, descarbures de tungstene
titane, des carbures de tungstene-tantale-niobium, et des carbures eutectiques 
de tungstene fondu sous vide. Cette usine fabrique aussi des carbures de tung
stene,des boulets de broyage, des poudres pour les fraises de forets et outils a 
diamant, et des poudres de carbure de tungstene, de titane et de tantale em
ployes a la pulverisation du plasma. La societe utilise comme matiere premiere 
des concentres de wolframite et de scheelite. D' autres consommateurs canadiens 
utilisent de preference des produits de tungstene partiellement ouvres. La 
Masterloy Products Limited, seul fabricant de ferrotungstene au Canada, le 
produit a son usine situee route Domtar, canton .de Gloucester pres d' Ottawa. 

PRIX 

Selon l' E and MJ Metal and Mineral Markets du 27 decembre 1965 les prix du 
tungstene aux ttats-Unis etaient les suivants: 
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Minerai de tungstene, 11 unite (20 livres par tonne courte) 
de W03, base de 65%, minerai etranger, franco ports 
des Etats-Unis: 

Tungst~ne 

Wolfram ...•...•.....•.......••...................• 
Scheelite ...............•........•............•..... 

$30. 75 - $31. 25 
30. 75 - 31. 25 

(50c. la livre de W, douane en sus) 

Tungstene metal, la livre 
Teneur minimum de 98. 8%, lots de 1, 000 livres. •.•..•• 2.75 
Reduit al' hydrogene 99. 99% ....................... .. 3. 38 - 4. 19 

Ferrotungstene,la livre de W contenu, 70-80% 
Regulier . , , , , •................•.•.•..•............. 
<<UCAR » ........................................ . 

3. 00 (nominal) 
1. 90 

Acide tungstique, 92. 5% la livre, en filt de 1, OOO livres 
(selon le numero du 27 decembre 1965 de 
l' Oil, Paint and Drug Reporter) .......•...........•.. 1. 90 

TARIFS DOUANIERS 

CANADA 
Minerais et concentres de 

tungstene 
Oxyde de tungstene, en 

poudre, gros morceaux, ou 
moule en briquettes a l' aide 
d' un liant, pour la fabrica-
tion de l' acier 

Carbure de tungstene, dans 
tubes de metal, utilises par 
manufactures canadiennes 

Ferrotungstene 
Tungstene et barres de 

tungstene utilises par 
manufactures canadiennes 

Tungstene metal, en morceaux, 
en poudre, en lingots, ou en 
barres, rebuts d' alliage con-
tenant du tungstene pour la 
fabrication d' alliages 

Tarif de 
preference 
britannique 

en franchise 

en franchise 

en franchise 
en franchise 

en franchise 

en franchise 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 

en franchise 

en franchise 
5% 

en franchise 

en franchise 

Tarif 
general 

en franchise 

5% 

en franchise 
5% 

25% 

en franchise 
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Tarifs douaniers (fin) 

ETATS-UNIS 
Minerais de tungstene . . . . . . . . . . . 50c. la livre d' apres la teneur en tungstene 

Tungstene metal 
Non ouvre 

Autre que les alliages 
En morceaux, en grains ou 

en poudre. . . . . . . . . . . . . . . . . 42c. la livre, pour une teneur en tungstene 
de plus de 25% 

Lingots ou fragments. . . . . . . . 21% 
Autres ..................... 25% 

Alliages 
Ne contenant pas en poids plus 

de 50 p. 100 de tungstene. . . 42c. la livre pour une teneur en tungstene de 
plus de 12. 5% 

Con tenant, au poids, plus de 
50% de tungstene. . . . . . . . . . . 25. 5% 

Rebuts et dechets 
Ne contenant pas au po ids, 

plus de 50% de tungstene . . . 42c. la livre pour une teneur en tungstene 
de plus de 12. 5% 

Contenant en poids plus de 
50% de tungstene .......... 21% 

Ouvre ........................ 25. 5% 

Ferrotungstene . . . . . . . . . . . . . . . . . 42c. la livre pour une teneur en tungstene 
de plus de 12. 5% ad valorem 



635 

L'uranium et le thorium 

R.A. SIMPSON* 

L'URANIUM 

La production d' oxyde d' uranium (U30 8) a decline de 15, 892 tonnes, sommet 
atteint en 1959, a 4, 307 tonnes en 1965. Mais, a la fin de l' annee, un nouvel 
optimisme semblait regner dans ce domaine. En effet, depuis quelque temps, 
des declarations d' atomistes concernant l' emploi accru dans un proche avenir 
de l' energie atomique ont donne de l' espoir awe producteurs d' uranium. Le 
premier signe de la reprise est apparu en 1965 lorsque des usagers ont declare 
~tre pr~ts a signer des contrats d' approvisionnement et qu' en m~me temps, 
dans nombre de pays, des contrats de construction de centrales nucleaires a 
puissante energie etaient negocies a un rythme sans precedent. L' ~re de l' ener
gie nucleaire semble done beaucoup plus proche que prevu. 

Des ne gociations particulierement interess antes ont eu lieu entre la Deni
son Mines Limited et le Commissariat al 111!nergie Atomique de France au sujet de la 
vente a longterme de 50, OOO tonnes d'U30g. Toutefois le contrat n'a pu etre conclu 
en raison d' un differend dans les politiques nationales du Canada et de la France. 

En juin 1965, le gouvernement canadien rendant publique sa politique 
d'exportation de l'uranium a precise que des licences d'exportation seront accor
dees uniquement pour une utilisation a des fins pacifiques. Avant d'autoriser 
ce genre de ventes, le gouvernement du Canada exigera la conclusion d'un 
accord avec le pays importateur afin de pouvoir s'assurer, au moyen de veri
fications et de controles appropries, de l'utilisation de l'uranium a des fins 
uniquement pacifiques. Deux principes generaux regissent ces exportations. 
En premier lie~ le gouvernement du Canada est pret a autoriser les producteurs 
canadiens a conclure !'engagement d'approvisionner en uranium pour la duree 
anticipee de leur fonctionnement,des reacteurs etrangers deja en cours d'utili
sation ou en construction, ou encore ceux dont les plans de construction sont 
definitivement etablis. En second lieu, le gouvernement est pret a autoriser 
!'exportation de quantites raisonnables d'uranium, pour des periodes pouvant 

*Division des ressources minerales 
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aller jusqu'a cinq ans, afin de permettre awe pays importateurs de se constituer 
une reserve. 

En juin, le gouvernement a decide d'acheter de !'uranium awe societes 
productrices avant cette date. A compter du 1er juillet 1965 et pour une periode 
de cinq ans, les achats iraient en augmentant jusqu'a atteindre les quantites 
max:imales. Le prix de !'uranium a ete fixe a $4. 90 la livre d'U308 franco 
usine. Les quantites achetees permettraient a l'industrie au cours des cinq 
prochaines annees de fonctionner a peu pres au rythme de 1965 afin de conser
ver un noyau d'operations essentielles pour assurer a l'industrie une expansion 
plus ordonnee qu'au cours de la decade cinquante. Toute autre vente faite a 
l'exterieur entrafnera la reduction proportionnelle de la quantite d'uranium 
achetee par le gouvernement. 

L'Eldorado Mining and Refining Limited a re9u ses premiers concen
tres livres en vertu du nouveau programme de constitution de reserves strate
giques. La Denison Mines Limited et la Rio Algom Mines Limited ont effectue 
les livraisons prevues durant le deux:ieme semestre de l'annee. 

TABLEAU 1 

Production d'uranium, par province 

1964 l965p 

PRODUCTION (U30s) 
(expeditions) 

Livres 

Ontario............. 11, 805, 143 
Saskatchewan........ 2, 765, 164 

Total... . . . . • • . • • . . • 14, 570, 307 

$ 

63,606,944 
19,902,485 

83,509,429 

Source: Bureau federal de la statistique. 
p: prellminaire 

Livres 

6,800,000 
1,815,000 

8,615,000 

EVOLUTION DE L'INDUSTRIE 

$ 

49,200,000 
15,100,000 

64,300,000 

Quatre societes seulement ont produit de !'uranium en 1965. La Stanrock 
Uranium Mines Limited, petite productrice, n' emploie pas la methode d' exploi
tation classique mais la lixiviation bacterienne, procede de recuperation dont on 
a beaucoup parle. Sous une forte pression d'eau le mineral est lave dans les 
gradins et !'uranium lix:ivie se trouve dissout. Le lavage du mineral est pour
suivi jusqu'a ce que la concentration d'uranium dans la solution qui s'ecoule dans 
le puisard devienne trop faible pour 13tre utile. Les bacteries continuent alors 
la lixiviation et, apres un intervalle suffisant, le gradin est de nouveau lave. 
La solution recueillie dans le puisard est refoulee vers la cheminee a mineral 
oil !'uranium est extrait par le procede classique, fonde sur l' echange des 
cations. Le temps pendant lequel ce procede demeure profitable avant qu'il ne 
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TABLEAU 2 

Production canadienne d'uranium, ventes et exportations, 
1955-1965 

Production 1 Ventes2 Ventes2 Exportations3 
livres d'U308 livres d'l.J:3 0 8 $ $ 

1955 2,030,767 24,878,129 
1956 4,561,060 4,223,704 42,297,289 45,776,875 
1957 13,271,414 12,152,916 125,539,886 127, 934, 804 
1958 26,805,232 26,796,084 279,914,565 276,505,957 
1959 31,784,189 30,996,065 325,328,282 311, 904, 143 
1960 25,495,369 24,960,435 265,757,907 263,540,932 
1961 19,281,465 19,270,884 202,330,734 192,722,397 
1962 16,859,169 17,080,037 172,682,395 166,008,879 
1963 16,703,066 15,216,812 139,900,174 137,531,381 
1964 14,570,307 11, 259,229 76,298,692 74,653,172 
1965 8,615,000p 7,059,466 55,128,622 53,697,706 

177,946,271 171,046,399 1, 711, 056, 675 1,650,276,246 

Source: lBureau federal de la statistique. 2Eldorado Mining and Refining 
Limited. Ces ventes ont ete faites a la United States Energy Commission et a 
la United Kingdom Atomic Energy Authority. 3Les valeurs donnees pour les 
exportations proviennent du Bureau federal de la statistique et s'appliquent awe 
concentres radio-actifs dectouanes. 
p: preliminaire •• : non disponible 
Remarque: La difference entre le chiffre des ventes et celui des exportations 
resulte probablement de. rapports faits a des periodes differentes et des ventes 
d'uranium effectuees ailleurs qu' en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. 

soit necessaire d'attaquer d'autre mineral dans le gradin n'a pas encore ete 
determine. Les autres exploitations minieres, sans faire un usage aussi pousse 
de la lixiviation, recyclent tout de m~me l'eau de leurs mines afin de recuperer 
!'uranium contenu. La Rio Algom Mines Limited a recouvre en 1965, 120, OOO 
livres d'U308 selon ce procecte. 

Denison Mines Limited 
Pendant le premier semestre de 1965 la Denison Mines Limited a main

tenu la production de !'uranium requis afin de completer la part du contrat res
tant a honorer de la Gunnar Mining Limited apres epuisement du mineral a la 
mine Gunnar. Toutefois la Denison devait fermer au mois de juillet 1965 a moins 
d'obtenir de nouveaux contrats. La decision du gouvernement de constituer des 
reserves strategiques d'uranium a done eu un resultat pratique pour la Denison, 
lui permettant, malgre un rytbme plus lent, de poursuivre !'exploitation. Au 
terme de son contrat signe avec le gouvernement, la Denison dolt livrer 15 
millions de livres d'U308 du 1er juillet 1965 au 30 juin 1970, a raison de 3 mil
lions de livres par annee. 

95188-42 
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La Denison a traite 889, 391 tonnes de minerai avec un pourcentage de 
recuperation de 95. 27 et obtenu 2, 561, 164 livres d'U308. La teneur moyenne 
d'uranium du minerai, quelque peu inferieure a celle des deux annees prece
dentes mais superieure a la moyenne depuis l'ouverture de la mine, a atteint 
2. 93 livres a la tonne. 

Stanrock Uranium Mines Limited 
Le traitement des eaux minieres recueillies sur ses anciens chantiers 

d1exploitation reste !'unique procede employe par la Stanrock dans sa production 
d'uranium. La lixiviation bacterienne de !'uranium a permis a cette societe, 
qui n'a pas concasse de mineral depuis le mois d'octobre 1964, de produire 
environ 9, OOO a 15, OOO livres d'U308 chaque mois. En 1965, la production 
durant le premier trimestre etait de 9, 500 livres d'U308 par mois en moyenne 
et a atteint 15, OOO livres par mois durant le dernier trimestre. 

Rio Algom Mines Limited 
Cette societe a produit 2, 717, 193 livres d 'uranium en 1965. Ce total 

comprend les 40, OOO livres recueillies par le traitement des eaux de la mine 
Nordic et les 80, OOO livres obtenues par le m~me procede a la mine Milliken. 
Cette annee encore, la Nordic est la seule mine de la Rio Algom a pratiquer 
directement !'exploitation miniere. Au total, 1, 190, OOO tonnes de minerai d'une 
teneur moyenne de 2. 33 livres d'U308 a la tonne ont ete traitees. Le pourcen
tage de recuperation a ete de 94. 8. 

En septembre 1965 le rendement de la mine Milliken, devenu trop 
faible, a entrafnel' abandon du programme de lixiviation. Les rails, les pompes 
et l'outillage electrique ont ete remontes a la surface et la proprtete est tombee 
dans la categorie des mines inactives. 

Au mois de juillet, la Rio Algom s 1est engage a livrer au gouvernement 
canadien 3 millions de livres d'U308 a raison de 600, OOO livres par annee. En 
1965 la societe n'a livre que 275, OOO livres sur ce contrat. A la fin de l'annee, 
l'uranium restant encore~ livrer aux termes d'un premier contrat avec 
l' Eldorado Mining and Refining Limited totalisait 13, 870, 976 livres d' u3o8. 

A l'automne la societe a commence, a la mine Quirke, les travaux de 
denoyage dont l'achevement est prevu pour juin 1966. Ces chantiers d'exploi
tation seront alors en pleins preparatifs et la mine pourrait ~tre remise en etat 
de production assez rapidement a un coO.t estimatif de deux millions et demi. 

Au mois de novembre 1965, la Rio Algom a acquis 50 p. 100 du capital 
possecte par la Dow Chemical of Canada, Limited dans la Rio Tinto Dow Limited. 
Proprietaire unique, elle en a change le nom pour l'appeler la Rio Tinto Nuclear 
Products Limited. La societe a, dans ses projets, la construction a la mine 
Nordic d'une affinerie d'uranium dont le rendement maximum annuel serait de 
150 tonnes. La production doit commencer au mois de mai 1966 et atteindre 
son maximum en 1967. La premiere production sera du bioxyde d'uranium 
nature! en poudre ayant des proprietes ceramiques et pouvant Mre employe dans 
les reacteurs. La societe prevoit que cette production n'est que la premiere 
phase de I' execution d'un programme qui permettrait d'offrir un plus grand choix 
de combustibles a sea clients comprenant, par exemple, des differents composes, 
comme le bioxyde d'uranium presente sous d'autres formes, la nitrure et le 

95188-42~ 
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carbure d'uranium, et l'hexafluorure ou la tetrafluorure d'uranium. Actuel
lement au Canada, seule l'Eldorado offre ces produits ainsi que d'autres sous
produits de !'uranium. La Rio Algom prevoit une production moins couteuse de 
ces derives, car des concentres a forte teneur pourraient ~tre extraits alors 
que !'uranium sera encore a l'etat de solution dans ses differentes etapes a 
l'usine. 

Eldorado Mining and Refining Limited 
La production d'U308 a la mine Beaverlodge en 1965 n'a pas atteint le 

sommet de 1964, malgre le traitement d'une plus grande quantiM de mineral. 
Le traitement de 536, 132 tonnes de mineral a donne 1, 800, 467 livres d' U308, 
soit une moyenne de 3. 36 livres la tonne. La societe a continue I' execution de 
son plan d'exploitation du mineral; toutefois, en raison de difficultes rencontrees 
par suite d'un pendage plus vertical et d'une plus grande profondeur des couches 
de mineral, le montant des reserves existantes n'a pu ~tre determine et le 
tonnage des reserves recemment accumulees n' a fait que compenser les prele
vements de la production. Le montant des reserves est done demeure sensi
blement le m~me que celui de l'annee precedente, soit un million et demi de 
tonnes d'une teneur de o. 21 p. 100 en U30s. 

A !'atelier, un nouveau broyeur autogene a ete installe en remplace
ment de deux moulins a boulets plus petits. La plupart des difficultes meca
niques qui nuisaient a l'efficacite des operations de !'atelier ont ete resolues. 

Le rapport annuel publie par la societe en 1965 comprend un tableau 
indiquant le developpement de la production ll. la mine Beaverlodge. ll est 
presenM au tableau 3. 

TABLEAU 3 

Production* a la mine Beaverlodge, 1953-1965 

Mineral Moyenne de 
traite U308 recuperation 

(tonnes r~cupere (livres la 
courtes) (livres) tonne) 

1953-1958 5,873,505 22,093,408 3.76 
1958 676,354 2,507,663 3. 71 
1959 657,521 2,392,770 3.64 
1960 625,127 2,454,400 3. 93 
1961 542,157 2,214,894 4.09 
1962 563,580 1,959,788 3.48 
1963 544, 177 1,855,212 3.41 
1964 522,148 1,837,029 3.52 
1965 536, 132 1,800,467 3.36 

*Le mineral traite ll. fac;on n' est pas inclus dans ce tableau. 



TABLEAU4 

Producteurs canadiens d' uranium et resultats des tra vaux d' exploitation en 1965 

Nom et emplacement 
de la societe 

Region d' Elliot Lake (Ont.) 

Denison Mines Limited 
Rio Algom Mines Limited 

Mine Milliken 

Mine Nordic 
Stanrock Uranium Mines 

Limited 

Region de Beaverlodge (Sask.) 

Eldorado Mining and Refining 
Limited 

Capacite de 
l' atelier 

(tonnes de 
mineral 
par jour) 

6,000 

3,000 

3,400 

3,000 

2,000 

Source: rapports annuels des societes. 
*Moyenne de recuperation. 
.. : non disponible ou applicable 

Production 
(tonnes de 

U308) 

1,281 

40 

1, 319 

74 

900 

Minerai 
traite 

(millions de 
tonnes) 

0.89 

1.19 

0.53 

Teneur initiale 
du mineral 

(livres de U308 
la tonne) 

2.93 

2.33 

3.36* 

Pourcentage 
de 

recuperation 

95.27 

94.8 

Observations 

Fermee en 1964, mais 
recuperation de 
11 uranium des eaux 
mini~res 

Fermee en octohre 
1964, mais recupe
ration de l' uranium 
des eaux mini~res 

0) 

"" ,..... 

c:: 
'1 a 
i:: 
3 
CD ..... 
~ 
0 
'1 
S
S 



Pays 

Canada .............. 
Etats-Unis ........... 
Afrique du Sud ......• 

Europe 
France ............. 
Espagne ........... 
Portugal ........... 
Danemark7 ......... 
Suede .............. 
Autres ............. 

Total des reserves 
europeennes ........ 

Australie ............ 
Congo (Leopoldville) .. 
Gabon ............•.. 
Portugal (Angola) ..... 
Maree ............... 
Inde ................ 
Japon ........ ·. · ·. · · 
Argentine ............ 

Total ................ 

642 

TABLEAU 5 

Estimation des ressources mondiales d' uranium 
(excepte I' uranium dejll extrait) 

(103 tonnes courtes d' U309) 

Echelle de prix (la livre d' u3o8) 

De $5 ll 10 I De $10 ll 15 

Genre de ressources 

Ressources Autres Ressources Autres 
relativement ressources relativement ressources 

certaines possibles certaines possibles 

210 290 130 170 
1952 325 1503 2004 
140 

37 28 5 10 
11 40 

7 3 6 
5 

350 50 
58 209 510 

60 366 

15 2.8 
6 
5 

1513 

6 11 
16. 512 

2. 512 
5 15 5 12 

642 •• 684 •• 
Source: Reserves mondiales d'uranium et de thorium, OECD, aoO.t 1965. 

De $15 1l 30 

Res sources Autres 
relativement ressources 

certaines possibles 

1001 2001 
170 5 4406 

250 
10 

150 200 

1.4 

8 

•• •• 

lees chiffres sont evalues en prevision d'une echelle de prix un peu differente, c. -ll-d. de $15 1l 20. 2ce montant 
comprend 175, OOO tonnes courtes tirees de gisements classiques et 20, OOO obtenues comme sous-produit dans 
!'exploitation du phosphate (600 tonnes par annee). 3ce montant comprend 100,000 tonnes courtes tirees de gise
ments classiques et 50, OOO obtenues comme sous-produit dans I' exploitation du phosphate. La production du 
minerai extrait des phosphates, y compris la production 1l prix de revient inferieur, ne depasse pas une moyenne 
de l, 950 tonnes courtes d' U309. 4Uniquement des gisements classiques. See montant comprend 100, OOO tonnes 
courtes tirees de gisements classiques et 70, OOO obtenues comme sous-produit dans I' exploitation du phosphate. 
La production du minerai extrait des gisements de phosphate, y compris la production 1l prix de revient inferieur, 
est de 4, OOO tonnes par annee. 6140, OOO tonnes courtes tirees de gisements classiques et 300, OOO de production 
premi~re de Floride, region de phosphate lixivie exploitee independamment des autres chantiers de phosphate. 
7Gisements ll !limaussaq, au Groenland. Bsurtout I' Allemagne, I' Italie, la Turquie, et la Yougoslavie. 9surtout 
I' Allemagne, I' Italie, I' Espagne, la Turquie, et la Yougoslavie. lOL' Allemagne et la Yougoslavie. llRoche 
phosphatee. 12rnformations insuffisantes sur Jes prix pour determiner si Jes chiffres doivent lltre dans cette colonne, 
ou dans la colonne 1. 13rnformations insuffisantes sur Jes prix pour determiner si ce chiffre dott lltre dans cette 
colonne, ou dans Ja colonne 2 ou 6. 
*Une tonne courte d' U308 = 770 kg d' uranium metal. 
••ce total est incomplet en raison de I' absence de donnees sur plusieurs pays. 
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RESSOURCES 

La question des ressources d' uranium sus.::ite presentement beaucoup d' intert)t 
chez les exploitants ainsi que chez les societes productrices d' electricite. Ces 
interesses sont convaincus que l' energie atomique pourra eventuellement t)tre 
employee sur une 5rande echelle pour la production economique de l' energie 
electrique produite actuellement par des centrales hydro-electriques, OU des 
usines thermiques alimentees par un charbon bon marche. Il est evident que la 
construction envisagee de centrales nucleaires exige avant tout la certitude de 
sources suffisantes d' uranium pour les alimenter. 

Le probl~me a ete tr~s discutli sur les possibilites d' employer de 
l' uranium comme generateur dans la production de l' electricite. L' ensemble 
des etudes serieuses faites sur la consommation probable du mineral autorise 
les meilleures perspectives. L' augmentation recente du nombre de contrats 
pour la construction de centrales nucleaires dans plusieurs pays corrobore ces 
previsions. D' autre part, les quantites d' uranium estimees necessaires sont 
constamment revisees et augmentees. Un recent rapport de l' Atomic Energy 
Commission des Etats-Unis* predit que ce pays consommera au moins 170, OOO 
tonnes d'U303 d'ici 1980 et 27,000 tonnes leur seront necessaires ensuite 
chaque annee. En tenant compte de l' Europe et de certaines regions de l' Asie, 
oii le cont de l' energie n' atteint pas le niveau relativement bas de celui de 
l' Amerique du Nord, les chiffres etablis pour les Etats-Unis peuvent t)tre aise
ment doubles pour fournir au monde libre les 300, OOO tonnes d 'U303 minimum 
durant les quatorze prochaines annees; h partir de 1980, plus de 50, OOO tonnes 
seront necessaires annuellement. 

Le Canada, les Etats-Unis et la Republique de l' Afrique du Sud, trois 
pays ou se situe la principale masse des reserves d' U303 devront repondre h 
la demande. En Afrique du Sud, les reserves d' uranium etant situees en grande 
partie dans les terrains aurii?lres du Witwatersrand, la production d' U303 
depend de l'activite de l'exploitation des mines d'or. Les gisements au Canada 
et aux :Etats-Unis, sont exploites pour extraire l' uranium a vec parfois du 
thorium, toutefois la production rel~ve directement de la demande en U303. 

Les experts des pays producteurs d' uranium, si~geant sous les auspices 
de l' Organisation pour la cooperation et le developpement economique, ont 
prepare en 1965 un rapport sur les ressources mondiales d' uranium. Elles 
sont cataloguees au tableau 5. 

MARCHES ET PRIX 

La quasi totalite de l' uranium produit au Canada a ete vendu par l' Eldorado 
Mining and Refining Limited, societe de la couronne. Les societes privees 
restent, cependant, libres de negocier des ventes d' uranium sous reserves 
qu' elles soient faites conformement h la politique du gouvernement, dont les 
grandes lignes sont exposees plus haut. Des ventes de cette nature ont dejh eu 
lieu. Toutefois, rappelons que toutes les ventes sont soumises h la r~glemen-

*Faulkner, R. L., Directeur de la Raw Materials USAEC: The coming uranium 
market, 6 mai 1966. 
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tation administrative etablie par la Commission de contrt>le de l' energie ato
mique. Les exploitants peuvent vendre de petites quantites d' uranium aux pays 
non signataires de l' accord sur les usages pacifiques de l' energie atomique, 
mais le montant ne dolt pas exceder 2, 500 livres. 

L' uranium n' est pas en vente sur les bourses des metaux, et son prix, 
h l' encontre de celui de la plupart des mineraux, n' a pas ete uniforme dans le 
monde entier. A l' origine, l' uranium etait destine h des fins militaires; peu 
de gisements exploitables avaient ete decouverts et presque tout l' uranium 
extrait de mineral ayant une teneur suffisante, se vendait h des prix assurant 
un benefice apr~s le recouvrement des frais. Avant les annees 1960, !'uranium 
achete en Afrique du Sud cotJ.tait en moyenne $11. 80 la livre d' U308· A la m~me 
epoque, la moyenne au Canada etait de $10. 50 la livre. Le contrat signe avec 
l' Atomic Energy Authority de la Grande-Bretagne en 1962 a donne aux produc
teurs canadiens d' uranium une moyenne de $5. 03 la livre. En 1965 le gouver
nement canadien a paye $4. 90 la livre pour la constitution de ses reserves 
strategiques. Un ecart aussi important dans les prix permet de supposer que le 
marche de l' uranium est plO.ttlt ins table. Toutefois, il faut noter que les prix 
offerts par le gouvernement canadien et l' UKAEA sont des prix de crise, etablis 
pour faire face aux conditions anormales existantes dans les regions mini~res 
et ne peuvent Mre consideres comme des indications du marche en temps nor
mal. Peu d' exploitations mini~res, s' il en existe, pourraient h ces prix fonc
tionner normalement et executer les travaux d' exploration necessaires. 

LE T.HORIUM 

Le Canada a commence en mars 1959 la production de concentres de thorium 
dans la region d' Elliot Lake et, de cette region, la Rio Tinto Dow Limited a 
fait ses premi~res expeditions h titre d' essai. En 1965, la Rio Tinto a acquis 
de la Dow Chemical of Canada 50 p. 100 des parts de capital que celle-ci 
possedait dans la Rio Tinto Dow, et lui a donne la raison sociale de Rio Tinto 
Nuclear Products Limited. L' exploitation d' Elliot Lake demeurant le seul 
producteur de thorite au Canada, les resultats de la production et autres donnees 
n' ont pu ~tre publies. L'usine, d' apr~s les previsions faites h l' origine, doit 
produire annuellement de 150 h 200 tonnes de composes de thorium. 

La societe a fa.it connattre que ses ventes de concentres de thorium ont 
ete h peine satisfaisantes. 

La Dominion Magnesium Limited, situee h Haley en Ontario, fabrique 
trois produits du thorium, des boulettes de thorium pur fritte, de la poudre de 
thorium, et un alliage principal de thorium-magnesium (40 p. 100 de thorium). 
La societe obtient les concentres d' uranium d' Elliot Lake et livre des produits 
finis. L' usine peut produire annuellement jusqu' h 200, OOO livres de thorium 
sous forme de boulettes d' une teneur de 98 p. 100 ou de poudre d' une teneur de 
99. 5 p. 100. En fait, la production n' atteint pas ce tonnage car en 1965 elle 
a produit 6, 534 livres de thorium, 6, 455 livres en 1964 et 7, 099 livres en 1963. 
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RESSOURCES 

Le mineral d' uranium de la region d' Elliot Lake, dont la teneur moyenne en 
thorine (Tho2 ) est evaluee 11 0. 05 p. 100, constitue la principale source de 
thorium au Canada. Le thorium se retrouve dans differents mineraux, la mo
nazite, la pechblende, et la brannerite. L'evaluation du minerai des exploi
tations d' uranium pr~s de Bancroft a donne une teneur en Th02 qui varie de 
0. 02 p. 100 b. 0. 2 p. 100. Cependant, les echantillonnages de thorium faits 
dans cette region ont ete moins nombreux qu' b. Elliot Lake. ll semble que cer
tains gisements de Bancroft, non encore exploites paur leur u.ranium, contiennent 
beaucoup plus de thorium que de mineral d' uranium. L' evaluation des reserves 
d' uranium dans les regions d' Elliot Lake et de Bancroft atteindraient 82, OOO 
tonnes de thorium. Au rythme de production etabli dans les chantiers en 1961, 
4, OOO tonnes de thorine pourraient ~tre recuperees annuellementcomme sous
produit. 

PROCEDE D' EXTRACTION 

La construction de l' atelier de Rio Tinto pour la recuperation du thorium, pr~s 
d' Elliot Lake, a coO.te un million de dollars. La premi~re usine etait amenagee 
pr~s de la mine Quirke, propriete de Rio Algom Mines Limited. Une seconde 
a ete incorporee 11 l' atelier Nordic de la Rio Algom lors de l' abandon des tra
vaux 11 la mine Quirke au debut de 1961. 

Si le marche du thorium s' ameliore, la construction de nouveaux cir
cuits de recuperation pour le traitement des eaux residuaires des autres mines 
des environs de la region d' Elliot Lake et de Bancroft pourrait ~tre executee 
rapidement. 

Le thorium, deverse habituellement dans les depots de residus steriles, 
oii il n' est pas economiquement recuperable, est obtenu des dechets de l' affi
nerie sous forme de solution diluee. Cette solution contient environ une livre 
de thorium et une dem.i-livre de terres rares par mille gallons. Le procede 
d' extraction par solvant*, mis au point recemment est utilise po\U' extraire et 
precipiter le thorium, afin de le separer du fer, de l' aluminium et des terres 
rares. Le procede essentiellement chimique consiste dans 1' extraction du 
thorium par solvant des eaux residuaires deversees par l' atelier d' uranium, 
pour le separer ensuite du solvant organique au moyen d' une forte solution 
d' acide sulfurique. La solution est alors precipitee et epaissie jusqu' 11 ce 
qu' elle devienne des schlamms qui. filtres et secbes, donnent un produit brut 
d' une teneur d' environ 25 p. 100 de Th02, 

A l' us ine de la mine Quirke l' affinage d' une partie du concentre est 
poursuivi jusqu' 11 l' obtention de la purete requise de la thorine employee en 
metallurgie, soit 99. 8 p. 100 et plus en Th02. Cent livres de thorine contiennent 
environ 88 livres de thorium. 

Les minerals de la region d' Elliot Lake contiennent des terres rares, 
comme l' ytterbium, le thulium, l' erbium, 1' europium, l' holmium, le dys-

*A l' etranger l' extraction se fait soit par solvant au moyen de 1' acide sulphu
rique ou par le traitement caustique de la monazite. Les produits du thorium 
sont ensuite separes des terres rares qui 1' accompagnent. 
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prosium, le terbium, le gadolinium, le neodyme, le praseodyme, le lanthane, 
et particuli~rement l' yttrium. FJn 1965 la Rio Algom a ajouM une usine d' extrac
tion aux chantiers d' exploitation de la mine Nordic de la Rio Tinto Nuclear 
Products Limited afin de recuperer l' yttrium des eaux residuaires de l' usine 
d' uranium. L' yttrium est utilise dans la fabrication des tubes i\ vide employes 
dans les MMviseurs en couleur. Cette nouvelle usine, d' une capaciM annuelle 
de 100, OOO livres, a fait ses premi~res expeditions d' yttrium en decembre 1965. 

USAGES 

Outre son emploi comme metal d' alliage, le thorium a peu d' applications 
industrielles majeures. C' est un metal dont la grande resistance i\ la tension, 
meme a des temperatures elevees, le fait entrer, en alliage avec le magnesium, 
dans la fabrication du revetement des avions supersoniques et des vaisseaux 
spatiaux. Ces alliages se retrouvent aussi dans les pi~ces coulees, employees, 
par exemple, dans la coquille du compresseur des moteurs i\ reaction. 11 entre 
depuis un certain temps dans la fabrication des filaments de manchons i\ incan
descence des lanternes i\ essence adopMes de plus en plus par les amateurs de 
camping. 

Le thorium est l' une des deux mati~res premi~res servant de source 
pour obtenir des combustibles nucMaires. Depuis quelques annees, des expe
riences sont faites aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne sur l'emploi du 
thorium comme combustible dans les reacteurs-surregenerateurs. Ce genre 
de reacteur transforme une mati~re ayant les proprMtes necessaires, comme 
le thorium, en un eMment fissile capable d' entretenir une reaction en chatne. 
Theoriquement, ce reacteur peut produire plus de mati~re fissile qu' 11 n' en 
consomme. Toutefois, un certain nombre de difficulMs techniques devront ~tre 
resolues avant qu' 11 puisse remplacer le reacteur i\ uranium. 

Les usages du thorium sont assez nombreux. 11 entre dans la fabri
cation des electrodes employees dans la soudure i\ l' arc electrique. 11 est 
utilise avec le tungst~ne dans la production des filaments conducteurs dans les 
lampes electriques i\ incandescence. 11 agit comme desoxydant dans la pro
duction de metaux comme le molybd~ne et les alliages riches en molybd~ne. Le 
thorium sert aussi au reglage de 11 intensite du courant initial et assure la sta
bilisation dans les tubes et les lampes electroniques, 11 est employe aussi 
comme catalyseur dans les industries chimique et petroli~re. Son point de fusion 
extr~mement eleve, le fait utiliser comme mati~re refractaire, et, comme 
ingredient dans la composition de verres optiques speciaux. 

MARCHES ET PRIX 

M~me si le Canada a realise des progr~s notables sur le marche officiel, 
jusqu' lei domine par les entreprises pratiquant l' exploitation du sable monazite, 
la demande de ce metal reste limitee et aucune augmentation rapkle n' apparait 
dans un avenir prochain. Presentement le thorium canadien domine le marche 
non energetique, et l' industrie en prevoit l' accroissement lent mais progress if 
dans les annees i\ venir. Les principaux acheteurs de thorium canadien, outre 
la Dominion Magnesium Limited, sont aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. 
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En g6n6ral, par suite d' un march6 restreint, les prix du thorium ne 
sont pas 6tablis. Toutefois, les prix suivants du thorium et compos6s du 
thorium ont pr6valus au cours de l' ann6e 1965aux:Etats-Unls, principal consom
mateur: 

Echelle des prix 
($ E. -u., la livre) 

Compos6 

Thorium (m6tal, poudre, ou boulettes).............. 15. 00 - 50. 00 
Nitrate de thorium . . . . . . • • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . 2. 65 - 6. 00 
Thorine......................................... 5. 80 - 20. 00 
Oxalate de thorium . . . . . . . . . • . • • . • . . • . . • . . • • • • . . • . 6. 00 - 7. 20 
Durcisseur thorium~magn6sium (30-40%Th)......... 9.18 - 10. 00* 

Source: C. T. Baroch, Engineering and Mining Journal, du Bureau of Mines des 
Etats-Unis, f6vrier 1966. 
*Ne comprend pas la valeur du magn6sium. 

TARIFS 

Le minist~re du Revenu national, Division des douanes et de l' accise, a fourni 
la liste suivante des droits de douane pr6vu au tarif canadien. Les droits 
am6ricains ci-dessous ont 6t6 impos6s par les Etats-Unis h. compter de la fin 
de 1965. 

CANADA 
Mlnerais de thorium 
Isotopes de thorium 
Bioxyde de thorium 
Bases et sels de thorium 

servant h. la fabrication de 
manchons h. incandescence 
pour l' 6clairage au gaz 

ETATS-UNIS 

Thorium (m6tal brut) 
Alliages bruts de thorium 
Nitrates, oxydes et autres sels 
Sable monazit6 et autres 

minerals de thorium 

Tarif de 
prM6rence 
britannique 

en franchise 
en franchise 

15% 

en franchise 

12 1/2 % 
15% 
35% 

Tarif de la 
nation la plus 

favoris6 

en franchise 
en franchise 

20% 

en franchise 

en franchise 

Tar if 
g6n6ral 

en franchise 
25% 
25% 

en franchise 
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Le vanadium 

V. B. Schneider* 

Au Canada, la Canadian Petrofina Limited recupere du vanadium, a sa raffinerie de 
Pointe-aux-Trembles (Quebec); elle l' obtient sous formed' anhydride vanadique (V205) 
a partir du brut venezuelien. Sa production quotidienne d'environ 500 livres de V205, 
en 19'35, sera portee a 1, OOO livres en 1966. Le produit marchand renferme au maxi
mum 98 p. 100 de V205, 1 p. 100 de Fe2o3 et des traces de nickel, de silice, de so
dium et d'aluminium. La Masterloy Products Limited, pres d'Ottawa (Ont.), seul 
producteur canadien de ferro-vanadium, produit pour !'exportation et la consommation 
domestique. 

Bien que la Petrofina soit la premiere societe au Canada a recuperer du vana
dium a l'echelle commerciale, les cendres du bitume provenant des sables bitumineux 
de l' Athabasca renferment environ 4 p. 100 de vanadium, equivalant a 240 parties par 
million dans le bitume. Lorsque la Great Canadian Oil Sands Limited prendra la de
cision de recuperer le V205 dans ses etablissements de Fort McMurray, cette opera
tion se fera probablement a sa centrale d'energie oii seront consommees quotidienne
ment 2, 800 tonnes de coke. Les cendres seront obtenues a la cokerie oil. les huiles 
Iegeres seront distillees laissant un residu de coke. 

Il existait en 1965, comme pour d'autres additifs employes dans la fabrication 
de l'acier, une certaine penurie de vanadium. Aux lftats"-Unis, la General Services 
Administration (GSA) a vendu 100 tonnes de vanadium contenu, sous forme d'anhydride, 
prises sur les reserves excedentaires de l'Atomic Energy Commission (AEC); en 
decembre,cette administration a accepte des soumissions pour la vente de 1, 120 tonnes 
de plus. L'augmentation des prix de !'anhydride vanadique fondu et du ferro-vanadium 
refletait le niveau eleve de l'activite economique et la demande de vanadium aux Etats
Unis. Cet etat de choses a renverse la tendance vers la baisse des prix qui existait 
au cours de 1963-1964. Un specialiste a predit qu'en 1966 les besoins des Etats-Unis 
excederont de 6 a 12 millions de livres la production de ce pays; ce specialiste a pro
pose la vente d'environ 8 millions de livres des reserves de l'AEC**· La GSA est 
actuellement en mesure d'autoriser cette vente sans qu'il soit necessaire d'obtenir 
!'approbation du Congres. 

*Division des ressources minerales 
**G. L. Weissenburger, president de la Vanadium Corp. of America: Engineering 

and Mining Journal, fevrier 1966. 
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TABLEAU 1 

Vanadium: importations et consommation 

IMPORTATIONS 
Ferro-vanadium 

Etats-Unis .........•... 
Belgique et Luxembourg. 
Grande-Bretagne ...... . 
Autriche .............. . 
Tchecoslovaquie ....... . 
Allemagne occidentale .. 

Total. ................ . 

CONSOMMATION 
Ferro-vanadium 

Poids brut ............ . 
Teneur en vanadium ... . 

Tonnes 
courtes 

96 
76 

77 

11 

260 

204 
115 

1964 

Source: Bureau federal de la statistique. 
-: neant 

$ 

309,697 
196,521 

257,121 

35,297 

798,636 

Tonnes 
courtes 

216 
54 
33 
16 

6 

325 

218 
133 

PRODUCTION ET CONSOMMA TION MONDIA LES 

Vanadium 

1965 

$ 

816,692 
156,724 
104,252 

49,624 
24,361 

1,151,653 

La Canadian Petrofina a annonce en 1964 son intention d'integrer a son pro
gramme d' expansion de sa raffinerie de petrole a Pointe-aux-Trembles (pres de 
Montreal) la construction d'une usine de recuperation du vanadium. La teneur en 
vanadium du petrole brut venezuelien, transforme par la Canadian Petrofina a Montreal, 
est d' environ 130 parties par million, ce qui est considere comme relativement faible 
pour la recuperation du vanadium. La Petrofina traite quotidiennement 32, OOO barils 
environ de petrole brut du Venezuela soit !'equivalent d'un million de gallons. Ce brut 
renferme quelque 1, 200 livres de vanadium, ou 2, OOO livres d'anhydride vanadique, 
forme de laquelle le metal est recupere. La decision de construire une usine a ete 
prise apres la mise au point d'une methode d'extraction de V205 du petrole brut par 
la Canadian Petrofina en collaboration avec le ministere des Mines et des Releves 
techniques. La societe a fait connaftre qu'au coO.t estimatif de 30 cents la livre, l' en
treprise semblait suffisamment interessante pour justifier la production a l'echelle 
commerciale, d'autant plus, qu'avec le programme d'expansion prevu pour 1966, la 
capacite quotidienne de raffinage de l'usine sera portee de 30, OOO a 50, OOO barils. 
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Autres pays 
Le Bureau of Mines des Etats-Unis, dans son Commodity Data Summaries 

de janvier 1966, evalue la production de vanadium du monde non communiste a 9, 822 
tonnes, dont 6, 012 sont produites par les Etats-Unis; en 1965 la production etait de 
7, 600 tonnes dont 4, 362 tonnes provenaient des Etats-Unis. 

TABLEAU 2 

Production mondiale de vanadium en minerais et concentres, 1962-1965 
(tonnes courtes) 

1962 1963 1964 1965e 
, 
Etats-Unis .................. 5,211 3,853 4,362 6,012 
Republlque de l' Afrique du Sud 1,393 1, 391 1,282 1, 520 
Sud-Ouest africain ........... 1,019 1,134 1,165e l,275e 
Finlande ....•............... 629 771 770 950e 
Autres pays ................. 12 6 21 65 

Total. .......••.......•..... 8,264 7,155 7,600 9,822 

Source: Minerals Yearbook, 1964 et Commodity Data Summaries, janvier 1966 du 
Bureau of Mines des Etats-Unis; et le Quaterly Information Circular, octobre a 
decembre 1965, du ministere des Mines de la Republique de l'Afrique du Sud. 
e: estimatif 

Aux Etats-Unis, la majeure partie du vanadium est recuperee comme sous
produit de !'extraction de !'uranium. Cependant, la quantite de vanadium recuperee 
de la production de roche phosphatee et du minerai de vanadium extrait par l'Union 
Carbide Corporation a Rifle (Colorado) a augmente sensiblement en 1965. Vers la fin 
de l'annee, l'Union Carbide a annonce son projet de construction d'une usine de 5 
millions de dollars, a Wilson Springs (Arkansas). La nouvelle usine, dont la produc
tion doit commencer vers la fin de 1966 ou au debut de 1967, pourra traiter plus de 
1, OOO tonnes de minerai par jour. Le minerai proviendra de mines a ciel ouvert 
situees pres de Wilson Springs; la production d'anhydride sera expedi8e a !'atelier de 
ferro-alliages de la societe a Marietta (Ohio). 

Les Etats-Unis, tout en etant les plus grands consommateurs de vanadium au 
monde et ce, pendant de nombreuses annees, en exportaient certaines quantites. 
Toutefois, en raison de l'usage croissant que ce pays fait de ce metal, il est probable 
qu'il importera bientot de grandes quantites de concentres. La Vanadium Corporation 
of America a conclu un accord avec une des filiales de l'Anglo American Corporation 
of South Africa Limited pour l'achat de produits vanadiques provenant de !'exploitation 
de magnetite titanifere que cette derniere installe a sa mine Mapoch, au Transvaal. 
Les operations doivent commencer en 1968 ou 1969 avec une production annuelle 
d' environ 25 millions de livres de vanadium. 

Le marche europeen se developpe rapidement; l' estimation de la consommation 
de vanadium contenu en 1965 atteindra probablement 8, 400, OOO livres. Cette consom
mation se compare a celle des Etats-Unis qui atteint 9, 400, OOO livres et, si la tendance 
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actuelle se maintient, le marche europeen pourrait depasser celui des Etats-Unis 
dans un an ou deux. Les principaux fournisseurs du marche europeen sont la Repu
blique de l'Afrique du Sud, le Sud-Quest africain, la Finlande et l'URSS. 

Dans la Republique de l'Afrique du Sud, la Transvaal Vanadium Co. (Pty) 
Ltd. est le principal producteur de vanadium qu' elle extrait de sa mine situee pres de 
Lyndenburg (Transvaal). La production totale de ce pays en 1965, de 423 tonnes plus 
elevees qu' en 1964* a atteint 2, 713 tonnes. Le vanadium en provenance du Sud-Quest 
africain est tire comme sous-produit des concentres de vanadate de plomb extrait 
a la mine Berg Aukus de la South West Africa Company Ltd. En 19•35, la societe 
a produit 12, 650 tonnes* de vanadate de plomb concentre qui, selon les estimations, 
contient 18 p. 100 de V2Q5. En Finlande, le vanadium est recupera comme sous
produit lors de l' enrichissement de la magnetite titani:!ere provenant des gisements 
d' Qtanmaki. 

Acier: 

TABLEAU 3 

Consommation de vanadium aux Etats-Unis 
selon l' emploi final, 1965 

Acier rapide ............................................... . 
Qutils pour travail a chaud .................................. . 
Autres outils .............••...............•.........•...... 
Acier inoxydable ...........•..............•................. 
Autres alliagesl ••.............. , ...............•........... 
Acier au carbone .....•...•.............................•.... 
Pieces en fonte grise et malleable ...........•................ 
Alliages non ferreux2 .................•......••...•.........• 
Produits chimiques .........••.........................•..... 
Autres3 ••••••...•.•..••...•..•.•..••...•....•............•. 

Total .......•..•.............•••...••....•••........•....•. 

Livres 

608,387 
228,857 
228, 712 

63, 120 
5,649,923 
1,312,252 

65,372 
702,445 
389,333 
120,756 

9,369, 157 

Source: Vanadium in December 1965 du Bureau of Mines des Etats-Unis, Mineral 
Industry Surveys, publie le 1er roars 1966. 
1 Y compris le vanadium utilise dans l' acier a outils rapides et autres aciers a outils 
non mentionnes dans les rapports des societes. 2Surtout les alliages a haute tempe
rature. 3surtout les alliages a haute temperature, les fers a souder, les outils de 
Coupe et ceux resistant a l'usure. 

*La Republique de l'Afrique du Sud, ministere des Mines, Quarterly Information 
Circular, octobre a decembre 1965. 
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USAGES 

Le vanadium utilise surtout sous forme de ferro-vanadium (alliage de fer et de vana
dium) est ajoute a l'acier destine a la fabrication des pieces coulees, forgees et 
laminees, particullerement aux aciers a outils. Employe surtout pour ses proprietes 
d'affinage du grain et d'alliage, il sert aussi dans les alliagesmagnetiquespermanents 
auxquels il donne une bonne usinabilite a chaud OU a froid. En plus du ferro-vanadium 
et de !'anhydride vanadique, l'industrie utilise le vanadium sous forme de metavana
date d'ammonium, d' oxytrichlorure de vanadium, ainsi que d' anhydride vanadique fondu 
et de carbure de vanadium, employes comme agents d'alliages pour l'acier. 

L'emploi des composes de vanadium, surtout de !'anhydride vanadique, est 
frequent dans les industries non ferreuses ml l'on s'en sert comme catalyseur, 
notamment dans la preparation de l'acide sulfurique. Dans un proche avenir, les com
poses du vanadium paraissent appeles a d'autres usages comme, par exemple, leur 
emploi en tant que catalyseur dans l'industrie automobile afinde reduire l'echappement 
de fumees et gaz nocifs. Le metavanadate de sodium et d'ammonium est appele a 
servir largement dans la fabrication de catalyseurs, comme element des gla9ures 
colorees dont on revet les articles en ceramique et en porcelaine emaillee, ainsi que 
comme siccatif ou fixateur de couleur dans les peintures, les encres et les teintures. 

PRIX 

L'E & MJ Metal and Mineral Markets du 27 decembre 1965 donnait les prix suivants 
pour le vanadium aux ftats-Unis: 

Minerai de vanadium, la livre de V205, produit au pays, franco mine ou usine, 
prix nominal: 31 cents 

Vanadium, la livre, purete de 90%, $3. 45 les 100 livres 
Ferro-vanadium, la livre de vanadium contenu, emballe: 

Vanadium Corp., livre, $2. 88 . 
Union Carbide, franco point d'expedition, $2. 62 

TARIFS DOUANIERS 

CANADA 
Minerals et concentres de vanadium 
Oxyde de vanadium en poudre, en 

morceau.x, en briquettes, pour 
usage dans la fabrication de l'acier 

Vanadium metal, en morceaux, en 
poudre, en !ingots ou en blocs 
(categorie ou genre juge n'~tre pas 
produit au Canada) 

Tarif de 
preference 
britannique 

en franchise 

en franchise 

en franchise 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

en franchise 

en franchise 

15% 

Tarif 
general 

en franchise 

5% 

25% 



Tarifs douaniers (fin) 

CANADA (fin) 
Vanadium metal, en barres, tiges, 

et formes ouvrees 
Ferro-vanadium 

ETATS-UNIS 
Minerals et concentres de vanadium 
Vanadium metal, non ouvre 
Vanadium metal, ouvre 
Ferro-vanadium 
Rebuts et dechets de vanadium metal* 
Carbure de vanadium 
Anhydride vanadique 
Autres composes de vanadium 
Vanadates 
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Tarif de 
preference 
britannique 

Tarif de la 
nation la plus 

favorisee 

15% 
en franchise 

en franchise 
10% ad valorem 
18% 
12.5% 
en franchise 
12.5% 
32% 
32% 
32% 

20% 
5% 

*Droits de douane suspendus provisoirement jusqu'au 30 juin 1967. 

Vanadium 

Tar if 
general 

25% 
5% 
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Le zinc 

D.B. FRASER* 

La production de zinc recuperable en 1965 a depasse de 22 p. 100 celle de 1964 
et s'est elevee a 831, 902 tonnes courtes. En atteignant $251, 234, 372, la 
valeur de la production a marque une augmentation de 30 p. 100 par suite du 
rendement accru et de la majoration de pres d'un cent la livre du prix moyen 
du zinc. 

La production totale en 1965, en zinc contenu dans les minerais et 
concentres, en comparaison des 729, 939 tonnes l'annee precedente, a totalise 
910, 929 tonnes. Une nouvelle mine importante a Pine Point, dans les Terri
toires du Nord-Quest, a commence au debut de l'annee l'expedition de minerai 
a haute teneur en zinc-plomb d'une exploitation a ciel ouvert; vers la fin de 
l'annee, elle a expedte de son concentrateur, d'une capacite journaliere de 
5, OOO tonnes, ses premiers concentres de zinc et de plomb ainsi que du minerai 
de haute qualite. De nouvelles mines ont ete ouvertes a Manitouwadge (Ont. ) et 
pres de Sherbrooke (Quebec). Trois mines, la mine Brunswick no 12 au 
Nouveau-Brunswick, la mine Lake Dufault dans l'ouest du Quebec et la mine 
Rambler a Terre-Neuve, ont termine leur premiere annee d'exploitation en 
1965. La baisse de production constatee en Colombie-Britannique et en Ontario 
provient de la diminution considerable du rendement en 1965 des mines anciennes 
de Kimberley (C. -B.), de Manitouwadge (Ont.) et de Noranda-Rouyn (Quebec). 

Les travaux d' exploration et de tra9age ont ete poursuivis sur une 
grande echelle en 1965. Des mines etaient en vole d'amenagement sur l'ile 
Vancouver, dans le nord du Manitoba, le nord de l'Ontario, l'ouest du Quebec 
et le Nouveau-Brunswick. L'exploration a ete particulierement active dans les 
regions de Vangorda Creek (Yukon) et de Pine Point (T. N. -0.) oil. de vastes 
gisements de zinc et de plomb ont ete decouverts. 

De nouvelles mines sont done en vole d'amenagement et leur ouverture, 
d'ici un an ou deux, amenera une augmentation de la production, sans que celle-
ci connaisse cependant l'essor remarquable des annees 1964 et 1965. Le rythme 
d'expansion dependra largement de la progression de la demande mondiale de zinc. 
En 1965, le pourcentage d'augmentation de la consommation mondiale n'a pas 
ete aussi eleve qu'au cours des annees precedentes. Les previsions pour 1966 
indiquent cependant un taux de croissance de l'ordre de 5 p. 100, qui approcherait 

•Division des ressources minerales 
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TABLEAU 1 

Zinc: production, commerce et consommation 

PRODUCTION 
Toutes formesl 

Tonnes 
courtes 

Quebec •..•.•••.•••••...•..• 236, 540 
Colombie-Britannique ..••.... 200, 398 
Nouveau-Brunswick ••..•....• 54,372 
Territoires du Nord-Ouest •.. 3,920 
Ontario ....••.••..•...•..... 72,076 
Manitoba •.••..•.•.••••.••..• 42,645 
Terre-Neuve .•..•..•.••.•... 38,982 
Saskatchewan ..•.......•...• 28,438 
Yukon ..•......•..•.••.••..• 6,547 
N ouvelle-Ecosse ••.•..•..•..• 595 

Total •..•.••.•.••....••..... 684, 513 

Extrait des mines2 .••..•..•••• 729, 939 
Affine3 •..•.••.••.••.••.••... 337, 728 

EXPORTATIONS 
Zinc en blocs, en saumons et 

en brames 
Grande-Bretagne .••..•.••.•• 
Etats-Unis .•..•.••.•.••.•••• 
Inde •..•....••..•..•..•..... 
Pays-Bas ..•..••..•.••..••.. 
Allemagne occidentale •...... 
Italie .....•.•..•.....•.••••• 
Belgique et Luxembourg •...•• 
Thallande •.••.•.••.•.••.••.. 
Autres pays ••..•........•... 

97,991 
78,563 
15,126 
15,534 

6,211 
4,096 
5,702 
1,656 

13,197 

Total ..•.•..•.•....•..•.••.. 238, 076 

Zinc contenu dans les minerals 
et les concentres 
Etats-Unis .••.••..•.••.•••. 188, 750 
Belgique et Luxembourg • . . . . 93, 377 
Pologne . • . . • . • . . • . • • . . . . • . • 28, 356 
Allemagne occidentale .. , . . . . 32, 298 

1964 

$ 

67,035,531 
56,792,873 
15,408,927 

1, 111, 016 
20,426,433 
12,085,508 
11,047,407 
8,059,144 
1,855,512 

168,546 

193,990,897 

25,598,291 
20,442,703 
3,910,987 
4,721,877 
1,456,991 

819,170 
1,208,230 

331,775 
3,235,614 

61,725,638 

19,541,874 
15,015,361 

4,404,345 
5,308,016 

Tonnes 
courtes 

275, '788 
160,559 
129, 150 
93,562 
59,945 
40,345 
37,169 
28,134 
7,000 

250 

831,902 

910,929 
358,779 

109,567 
91,605 
23,423 
13,337 

8,590 
7,083 
3,700 
2,179 
4, 716 

264,200 

231,597 
156,725 
35, 118 
22,034 

Zinc 

1965p 

$ 

83,287,850 
48,488,706 
39,003,300 
28,255,875 
18,103,427 
12,184,343 
11,224,932 
8,496,439 
2, 114, OOO 

75,500 

251,234,372 

28,861,422 
26,033,977 

6,377,857 
3,870,630 
2,072,288 
1,477,441 

740,057 
435,803 

1, 114, 613 

70,984,088 

29,702,380 
23,370,982 

5,358,365 
3,383,200 
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Tableau 1 (suite) 

1964 1965p 

Tonnes 
$ 

Tonnes 
$ courtes courtes 

EXPORTATIONS (fin) 
Zinc contenu dans les minerals 

et les concentr6s {fin) 
France •..•.•..•..••.••..•.. 16,219 2,538,626 16,661 2,564,418 
Grande-Bretagne ••..•..••... 7,490 1,315,325 11, 742 1,865,938 
Norvege ..•..•.••.••.•...•.. 5,403 1,091,905 6,936 999,464 
Japon ..•......•...••..•..•• 24,384 3,481,500 5,835 772,584 
Autres pays .••..••.••..••.. 6,825 990,614 797 110, 673 

Total ..•..•.••.••.•...•.... 403, 102 53,687,566 487,445 68,128,004 

Zinc ouvr6 1 non mentionn6 
ailleurs 
Grande-Bretagne •..•..•..••• 691 247,482 943 230,286 
Etats-Unis .....•..•..••..•.. 1,022 305,838 656 335,447 
Guatemala .•.••..•....••.... 124 51,733 48 23, 160 
Autres pays •..•....•.•..•.•. 31 13,986 43 14,752 

Total .•....•.....•..•...... 1,868 619,039 1,690 603,645 

Rebuts 1 scories et cendres de 
zinc et d'alliages de zinc 
Etats-Unis ..•....•.••.•..... 3,972 717, 290 6,047 1,390,321 
Belgique et Luxembourg ...... 2,238 149,304 1,884 180,377 
Grande-Bretagne •.....••.... 465 68,183 371 43,781 
Pays-Bas ..•.•...•..•..••.• 239 27,757 245 26,543 
Yougoslavie ....•..•....•..•• 240 37. 296 
Autres pays .•..•..•.....•... 875 125,554 356 42,437 

Total .•.......•.•.••.•..•.. 7, 789 1,088,088 9,143 1,720,755 

IMPORTATIONS 
Zinc contenu dans les minerals 

et les concentr6s •.••.••...•. 13,511 2,250,632 8,919 1,827,973 
Poussier et granules ..•..••.•• 1,845 606,665 1,342 521,618 
Brames, blocs, saumons, 

anodes ..................... 22 8,403 17 6,808 
Barres, tiges, plaques, bandes, 

feuilles ...... ....... o ••••••• 832 530,665 928 608,590 
Pi6cettes, rondelles, douilles .. 482 192,762 441 183,212 
Oxyde de zinc ..•.•..•..•.••.. 1,170 273,369 1,093 303,341 



Tableau 1 (fin) 

IMPORTATIONS (fin) 
Sulfate de zinc •....•..•••..•• 
Lithopone .........•.•...•.•• 
Produits de zinc ouvres, non 

mentionnes ailleurs •.••..... 

657 

Tonnes 
courtes 

1,515 
539 

l,318 

Total •............•...•.•.••. 21, 234 

1964 

$ 

178,260 
80,987 

1,142,177 

5,263,920 

Zinc 

1965p 

Tonnes 
$ 

courtes 

2,355 293,232 
574 79,520 

1, 110 1,082,232 

16,779 4,906,526 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1964 1965 

Primaire Secondaire Total Primaire Secondaire Total 
(to:ines courtes) 

CONSOMMA TION 
Zinc a fabriguer OU 

entrant dans la fa
brication de: 
Alliages de cuivre 

(laiton, bronze, 
etc.) .•..••.... 10, 166 

Galvanoplastie: · 
Electro . • . . . . . 830 
Immersion a 

chaud •...•.. 43, 283 
Alliages de zinc 

matrices ....•• 17, 966 
Autres produits 
(y compris le zinc 

la mine ou rubane, 
l'oxyde de zinc).16, 249 

Total .......... 88, 494 

Stocks en fin 
d' annee. . • . . . • • • 11, 569 

101 10,267 

73 903 

325 43,608 

17,966 

2,059 18,308 

2,558 91,052 

626 12,195 

9,284 370 9, 654 

909 61 970 

45, 764 517 46,281 

20,982 20,982 

16,857 2,601 19,458 

93,796 3,549 97,345 

9,040 691 9,731 

!Nouveau zinc affine provenant de matieres premieres canadiennes (concentres, 
laitier, residus, etc.) plus une estimation du zinc recupere dans les minerals 
et les concentres expedies pour exportation. 2Zinc contenu dans les minerais 
et les concentres produits. 3ztnc affine provenant de minerals canadiens 
et importes. 
p: preliminaire -: neant 
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TABLEAU 2 

Zinc: production, exportations et consommation, 1956-1965 
(tonnes courtes) 

Production Exportations Consommation3 

Toutes Mineral et 
formesl Affine2 concentres Affine Total 

1956 422,633 255,564 199,313 183,728 383,041 61,173 
1957 413,741 247,316 187,141 202,007 389,148 52, 713 
1958 425,099 252,093 217,823 195,708 413,531 56,097 
1959 396,008 255,306 181,084 179,552 360,636 64,788 
1960 406,873 260,968 169, 894 207,091 376,985 55,803 
1961 416,004 268,007 199,322 208,272 407,594 60,878 
1962 463,145 280,158 242,457 210,723 453,180 65,320 
1963 473,722 284,021 213,044 200,002 413,046 73,653 
1964 684,513 337,728 403,102 238,076 641,178 88,494 
1965p 831,.902 358,779 487,445 264,200 751,645 93,796 

Source: Bureau federal de la statistique. 
lNouveau zinc affine provenant de matieres premieres canadiennes (concentres, 
laitier, residus, etc.) plus chiffre estimatif du zinc recuperable dans les 
minerals et les concentres expedies pour exportation. 2zinc affine provenant 
de minerals canadiens et importes. 3ztnc de premiere fusion affine seulement. 

p: preliminaire 

la moyenne des dernieres annees et augmenterait d' environ 210, OOO tonnes la 
consommation mondiale. 

La production de zinc affine est passee de 337, 728 tonnes en 1964 a 
358, 779 tonnes en 1965, refletant la forte demande observee durant l'annee. 
Vusine de Trail de la Cominco Ltee (anciennement The Consolidated Mining and 
Smelting Company of Canada Limited) et l'usine de Valleyfield de la Canadian 
Electrolytic Zinc Limited ont ete agrandies pour en augmenter la capacite de 
production. A la fin de 1965, la capacite annuelle d'affinage primaire au 
Canada se repartissait comme il suit: 

Cominco Ltee, Trail (C. -B.) 
Hudson Bay Mining and Smelting 

Co. , Limited, Flin Flon (Man.) 
Canadian Electrolytic Zinc 

Limited, Valleyfield (Quebec) 

Capacite annuelle 
(tonnes courtes) 

232,000 

79,000 

84,000* 

*Un nouveau rajout portera la capacite de production journaliere a 400 tonnes; 
elle fut portee a 250 tonnes/jour en 1965. 
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Les concentres de zinc produits au Manitoba et en Saskatchewan ont 
ete affines a Flin Flon. La majeure partie du mineral et des concentres de zinc 
produits en Colombie-Britannique et dans les deux Territoires a ete traitee a 
Trail, le reste a ete exporte a des affineries des etats de !'Idaho et du Montana 
(~. -U.). La production des mines de l'Est du pays, a !'exception du tonnage 
traite a la zinguerie de Valleyfield, a ete exportee aux Etats-Unis, en Europe et 
une plus petite quantite au Japon. Outre l'usine de grillage de Valleyfield, des 
fours de grillage ont ete utilises a Port Maitland (Ont.) par la Sherbrooke 
Metallurgical Company Limited, et a Arvida (Quebec) parl' Aluminium du Canada, 
Limitee. 

Les exportations de zinc sous forme de concentres et de metal ont 
atteint de nouveaux sommets, totalisant 751, 645 tonnes. Les 487, 445 tonnes 
de concentres ont ete expediees presque a egalite entre les Etats-Unis et 
l'Europe tandis que les exportations au Japon ont flechi sensiblement par rapport 
a 1964. Les 264, 200 tonnes d'exportations de zinc affine expediees a 24 pays 
se repartissent ainsi: 41 p. 100 a la Grande-Bretagne, 35 p. 100 aux Etats-Unis, 
13 p. 100 a l'Europe, 10 p. 100 a l'Asie et moins de O. 5 p. 100 a l'Amerique du 
Sud et a I' Amerique centrale. 

La consommation domestique declaree de zinc affine a atteint 97, 345 
tonnes, y compris 3, 549 tonnes de zinc secondaire. Des augmentations ont eu 
lieu en 1965 dans toutes les branches importantes de la consommation, a 
I' exception d'une diminution de l'emploi du zinc dans les alliages de cuivre. 

PRODUCTION ET CONSOMMA TION MONDIA LES 

La production miniere de zinc dans le monde libre, en 1965, de 315, OOO tonnes 
plus elevee que celle de 1964, a atteint 3, 800, OOO tonnes courtes. Les augmen
tations principales ont ete enregistrees au Canada, aux Etats-Unis et au Perou. 
La production de metal, avec 3,400,000 tonnes, a augmente de 175,000 tonnes 
dont le Japon, les Etats-Unis et le Canada ont realise les pourcentages d'augmen
tation les plus eleves. 

La consommation de zinc dans le monde libre en 1965, selon les esti
mations faites lors de la reunion de novembre du Groupe international d'etudes 
du plomb et du zinc, a depasse la production de 260, OOO tonnes courtes environ. 
L'importation de 175, OOO tonnes de pays du Bloc communiste et la vente de 
220, OOO tonnes de zinc metal provenant des reserves strategiques du gouverne
ment des Etats-Unis ont comble le deficit. L' industrie du zinc prevoit une 
augmentation encore plus elevee de la consommation en 1966, elle serait de 
l' ordre de 5. 5 p. 100 comparativement a I' augmentation de 3 p. 100 en 1965 j 
elle prevoit egalement un accroissement constant de la production miniere et 
metallurgique. En se basant sur les previsions de la production et de la 
consommation ainsi que sur les importations en provenance des pays du Bloc 
communiste, les milieux industriels s'attendent, contrairement aux annees de 
penuries de 1964 et 1965, au retablissement sensible de l'equilibre entre l'offre 
et la demande en 1966, Le Groupe international d'etudes a signale toutefois que 
les ventes de zinc provenant des reserves du gouvernement des Etats-Unis en 
1966 modifieraient les previsions quanta cet equilibre. 
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TABLEAU 3 

Production mondiale de zinc, 1964-1965 
(sauf les pays du Bloc communiste) 

Canada ..•....•.••.•..••..••.•.•..••..• 
Etats-Unis .•.•..••..•..•..••..•..••... 
Australie •.•.....•.•.....•..••.••..•.. 
Perou .•....•....••..•.••.••...•..•..• 
Mexique ..••.•.•.•.•.•.•.••.••....••.•• 
Japan ................ o •••••••••••••••• 

Allemagne occidentale .•..•.••......••.. 
Italie ................................ . 
Congo (Leopoldville) .......••.••..••.... 
Suede ................•....•........•.. 
Yougoslavie ...•.•.•.•..•.•...•..•.•.•. 
Espagne •....•......•..•..•...••...... 
Zambie •..•.....•..•.•..•.••....•..... 
Maroc ..•...••.....••.•.•...•..••....• 
Autres pays •.•..•..•....•.....••...... 

1964 

(tonnes courtes) 

729,900 
631,700 
351,100 
299,800 
251,700 
238,600 
130,000 
123,000 
115,700 

78,900 
72,900 
89,500 
51,800 
48,500 

309,000 

1965 

910,900 
670,600 
361,000 
353,200 

243,400 
129,000 
127,200 

81, 700 
74,000 
41, 900 

Total ............ ··-········ .......•... , .. 3,522,100 3,837,200e 

Source: Groupe international d' etudes du plomb et du zinc. 
e: estimatif .. : non disponible 

TABLEAU 4 

Consommation aux Etats-Unis, selon l'usage, 1964-1965 
(tonnes courtes) 

Galvanisation .•.........••.•....•...... 
Produits de laiton ..•...•..•.•.•........ 
A lliages a base de zinc ..•..........•.•• 
Zinc !amine ....•.•.•.•..•.•.•..•...... 
Oxyde de zinc ..•.•.•.•.•.•.•.•.•.••••.. 
Autres usages ........•...••.•.••...••. 
Quantite estimative non classifiee ••••.•• 

1964 

456,336 
135,095 
524,582 

44,181 
19,991 
27,083 

l965p 

458,455 
123,949 
608,176 
42,441 
25,781 
31,000 
54,000 

Total .. , •...•.. , •..••..••. ,, •.••..• , .• 1,207,268 1,343,802 

Source: Bureau of Mines des Etats-Unis, Mineral Industry Surveys, United 
States Zinc Industry in January 1966. 
p: preliminaire -: neant 
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CONTINGENT D'IMPORTATIONS ET RESERVES DES ETATS-UNIS 

~e contingentement des importations de plomb et de zinc non ouvres, impose 
par les l!:tats-Unis le ler octobre 1958, a ete aboli ~ l'egard des minerals et 
concentres par decret presidentiel ~ compter du 22 octobre 1965, et pour les 
metaux avec effet un mois plus tard. Le president a annonce que "la Commission 
des tarifs, par decision unanime, a conclu que I' abolition du contingentement 
n'etait pas susceptible de nuire aux producteurs du pays. De plus, les societes 
americaines, dont le plomb et le zinc non ouvres sont indispensables dans leurs 
procedes de traitement et de fabrication, ont souligne leur besoin urgent de 
plomb et de zinc supplementaire, specifiant meme que, sans nouvelles sources 
d'approvisionnement, elles devraient suspendre leurs operations". 

En vertu du systeme de contingentement, les importations de plomb et 
de zinc du Canada pour repondre aux besoins de la consommation americaine 
ont ete ramenees a 80 p. 100 de la moyenne annuelle des importations entre 
1953 et 1957. Le quota annuel impose etait de 132, 960 tonnes de concentre de 
zinc et de 75, 680 tonnes de zinc affine ou presentant toute autre forme metal
lique. Les quotas trimestriels de zinc canadien ont ete remplis dans toutes les 
categories au cours des huit annees d'application du contingentement, a !'ex
ception des trois premiers trimestres de 1961 au cours desquels le quota de 
mineral de zinc n'a ete fourni qu'a 77 p. 100 de moyenne et celui du zinc metal 
a. 96 p. 100. 

Apres la vente de 75, OOO tonnes de zinc au cours du deuxieme semestre 
de 1964, le gouvernement des Etats-Unis a encore reduit ses reserves en 1965. 
De fait, en avril, il a autorise la vente de 150, OOO tonnes de zinc a des proc:iucteurs 
et distributeurs et !'utilisation de 50, OOO tonnes supplementaires par ses propres 
services. La vente des 150, OOO tonnes s'est terminee avant le mois d'aoftt. 
Apres avoir considere la mise sur le marcM de 150, OOO a 300, OOO tonnes de 
plus, le gouvernement a annonce le 4 novembre son autorisation pour la vente de 
200, OOO tonnes, dont 75, OOO en 1965 et le reste en 1966. Les ventes au 21 
decembre totalisaient 69, 175 tonnes. En janvier 1966, le service des ventes a 
annonce qu'environ 129, OOO tonnes des 200, OOO tonnes mises sur le marche 
etaient disponibles et seraient mises en vente une semaine par mois de fevrier 
a septembre 1966. 

Les reserves strategiques de zinc, a la fin de 1965, s'elevaient a 
1, 315, 167 tonnes. 

PROGRtS DES MINES PRODUCTRICES ET DES AFFINERIES 

Colombie-Britannique 
La production de mineral en 1965 a la mine Sullivan de la Cominco Ltee, 

a Kimberley, a donne 410, OOO tonnes de moins que l'annee precedente et s'est 
etablie a 2, 301, OOO tonnes. Le mineral disponible de Pine Point a permis de 
reduire le rythme d'extraction et de revenir au programme d'exploitation metho
dique de la mine Sullivan. La mine Bluebell de la Cominco a produit 256, OOO 
tonnes de mineral et la mine H. B. 416, OOO tonnes. Les reserves de mineral des 
trois mines au 30 septembre 1965 totalisaient 73, 900, OOO tonnes contenant 
8, 100, OOO tonnes de plomb et de zinc. 

95188-43 



662 

Les concentres de zinc provenant de ces mines et d' exploitants 
exterieurs ont ete traites a l'usine metallurgique de Trail oii la production de 
zinc a atteint un nouveau sommet de 213, 082 tonnes. Cette augmentation sur 
les 199, OOO tonnes produites en 1964 decoule du traitement du mineral envoye 
directement de Pine Point et de l'agrandissement de !'atelier d'electrolyse du 
zinc, dont la capacite tMorique a ete portee a 232, OOO tonnes annuellement. La 
production de plomb et de zinc provenait pour environ 48 p. 100 de la mine 
Sullivan, 12 p. 100 de mines de diverses societes, 29 p. 100 de Pine Point et 
11 p. 100 de mineral et concentres achetes. 

Territoires du Nord-Ouest 
Les expeditions provenant de la production de minerai de zinc-plomb 

commencees en 1965 par la Pine Point Mines Limited, filiale de la Cominco, 
ont ete la raison principale de I 'augmentation de la valeur de la production mine
rale des Territoires du Nord-Ouest, passee de 18 millions de dollars en 1964 a 
73 millions en 1965. 

Commencees en novembre 1964 lors de la mise au point du moulin, les 
expeditions de mineral de plomb-zinc a haute teneur de la mine Pine Point ont 
augmente en 1965 et se sont elevees a 364, OOO tonnes titrant 29. 1 p. 100 de 
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zinc et 22. 5 p. 100 de plomb. De ce total, 314, OOO tonnes ont ete expectiees aux 
usines de la Cominco, dont la majeure partie a son concentrateur de la mine 
Sulliva1;1., et le reste a la Bunker Hill Company a Kellogg, etat de l'Idaho. 

La construction de l'usine d'une capacite de 5, OOO tonnes et des batiments 
auxiliaires a Pine Point ont ete termines vers la mi-novembre 1965. La centrale 
hydro-electrique de la riviere Taltson et la ligne de transport ont ete completees 
vers la meme date et, entre la mi-novembre et la fin de l'annee, 75, 356 tonnes 
de minerai titrant 7. 63 p. 100 de zinc et 4. 27 p. 100 de plomb en moyenne ont 
ete traitees. La production s'est elevee a 8, 377 tonnes de concentres de zinc et 
3, 524 tonnes de concentres de plomb, dont la totalite a ete expectiee a Trail. La 
societe a fait connaftre avoir decouvert jusqu' lei 26 gttes mineraux; elle a, 
d'autre part, poursuivi ses travaux de decapelage et degage trois massifs de 
mineral en 1965. Les reserves de mineral ont ete estimees approximativement 
a 21, 500, OOO tonnes titrant en moyenne 4 p. 100 de plomb et 7. 2 p. 100 de zinc. 

Manitoba et Saskatchewan 
La Hudson Bay Mining and Smelting Co. , Limited a exploite trois mines 

pres de Flin Flon, deux pres de Snow Lake et une usine de broyage avec fonderie 
a Flin Flon. Le tonnage de mineral traite au cours de l'annee a ete de 54, 934 
tonnes plus eleve qu'en 1964 et a atteint 1,640,328 tonnes. Cinquante-trois pour 
cent de ce tonnage provenaient de la mine Flin Flon, 7 p. 100 de la mine Schist 
Lake et 5 p. 100 de la mine Coronation, toutes situees dans le voisinage de 
Flin Flon. Les reserves de mineral etant epuisees, la mine Coronation a cesse 
de produire en aotit. Deux mines pres de Snow Lake, a 90 milles a l'est de Flin 
Flon, ont produit 35 p. 100 du minerai traite dont la mine Chisel a fourni 18 
p. 100 et la mine Stall Lake 17 p. 100. La production de zinc en brames a l'usine 
d'electrolyse, a partir de concentres de zinc et de vapeurs des scories de cuivre, 
a depasse de 425 tonnes celle de 1964 et a totalise 71, 435 tonnes. 

Ontario 
La production de zinc provenait de trois mines a Manitouwadge (Geco, 

Willroy et Willecho) et de la mine Kam-Kotia pres de Timmins. 
Apres les expeditions effectuees a titre d'essai en janvier et fevrier 

1965, la mine Willecho, situee a deux milles environ au nord-ouest de la mine 
Willroy, a expedie regulierement 918 tonnes par jour durant le reste de l'annee 
a 11usine de la mine Willroy. Elle a livre au total 283, 259 tonnes de mineral 
durant l'annee. 

Quebec 
La production de zinc a ete de 17 p. 100 plus elevee que celle de 1964. 

La Lake Dufault Mines, Limited a termine sa premtere annee d'exploitation a 
sa mine de cuivre-zinc pres de Noranda-Rouyn avec une production de 30, OOO 
tonnes de concentres, au regard des 6, OOO tonnes produites au cours du dernier 
trimestre de 1964 suivant l'ouverture de la mine. 

La production de la Mattagami Lake Mines Limited et celle de l'Orchan 
Mines Limited, mises en exploitation a la fin de 1963 dans la region du lac 
Matagami, ont totalise 194, 600 tonnes de concentres de zinc, soit 5, OOO tonnes 

95188-43~ 
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de plus qu' en 1964. De fac;on generale, les autres mines de la province ont 
fonctionne a rendement eleve. 

La Societe Miniere Cupra Ltee, du groupe minier Sullivan, a commence, 
en septembre 1965, l' extraction de minerai de cuivre-zinc-plomb de sa mine 
situee a trois milles au sud de la mine Solbec. Transporte par camion a l'usine 
Solbec le minerai a ete traite au rythme d'environ 1, OOO tonnes par jour. 

La production de zinc en brames a Valleyfield, a raison de plus de 
200 tonnes par jour en moyenne, a atteint pres de 74, OOO tonnes. La capacite 
de production, portee de 250 tonnes par jour durant l'annee, sera relevee a 
nouveau jusqu'a 400 tonnes/jour au cours du deuxieme semestre de 1966. Le 
programme d'expansion comprend des installations de grillage et de traitement 
a l'acide. 

Nouveau-Brunswick 
La production de zinc recuperable est passee de 54, OOO tonnes en 1964 

a 129, OOO tonnes en 1965. La Brunswick Mining and Smelting Corporation 
Limited a termine la premtere annee d'_exploitation a sa mine nO 12, ainsi que 
celle de son concentrateur d'une capacite de 4, 500 tonnes situe pres de Bathurst. 
La Heath Steele Mines Limited a maintenu presque le meme rythme de production 
qu1au cours de 1964. Elle a mis a execution un programme de fonc;age et de 
trac;age destine a doubler sa production de minerai d'ici 1968 en la portant a 
600, OOO tonnes. 

Terre-Neuve 
La production de zinc provient principalement de la mine de zinc-plomb

cuivre Buchans exploitee par I' American Smelting and Refining Company, dont 
le rythme de production en 1965 a ete a peu pres normal. Le seul autre pro
ducteur a ete la Consolidated Rambler Mines Limited qui a termine la premiere 
annee d'exploitation de sa mine de cuivre-zinc a Baie-Verte. La mine Rambler 
a entrepris des travaux d'agrandissement de son usine afin de porter la capacite 
de production journaliere de 500 a 1, 500 tonnes de minerai; ces travaux 
devraient, en princiP.e, ~tre termines en aout 1966. 

AUTRES TRAVAUX DEMISE EN VALEUR 

C olombie-Britannique 
La Western Mines Limited a termine les travaux d'amenagement de 

la mine Lynx, a Buttle Lake (fie Vancouver), en vue d'en commencer I' exploi
tation vers le milieu de 1966 au rythme de 750 tonnes par jour. Le puits a ete 
complete et cinq nouveaux etages ont ete etablis. Par suite de ces travaux, 
les reserves de mineral au 30 septembre se sont trouvees augmentees et sont 
passees de 1, 613, OOO a 2, 054, OOO tonnes d'une teneur moyenne de 10. 01 p. 100 
en zinc, 1. 10 p. 100 en plomb et 2. 19 p. 100 en cuivre. La production de con
centres de zinc, de cuivre et tie plomb-zinc en vrac entre dans les projets de 
la societe. 

La Vangorda Mines Limited n'a pas entrepris de nouvelle exploration 
sur sa propriete de Vangorda Creek, pres de Ross River, oii une reserve de 
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9, 400, OOO tonnes de zinc-plomb avaient ete reperee anterieurement. La Kerr 
Addison Mines Limited, porteur des deux tiers environ des actions de la 
Vangorda Mines Limited, a poursuivi ses travaux d'exploration a Swim Lake, a 
six milles au sud-est du terrain de la Vangorda, cherchant a determiner par 
forage la source d'une importante anomalie gravimetrique decourverte en 1963 
et 1964. La societe indique que la qualite du mineral est comparable a celle 
de Vangorda. 

La Dynasty Explorations Limited, en association avec la Cyprus Mines 
Corporation, rapporte la decouverte d'un gisement de zinc-plomb-argent detenant 
une reserve d'environ 30 millions de tonnes contenant de 8 a 11 p. 100 de plomb
zinc combine en moyenne. Situes a pres de dix milles au nord-ouest du terrain 
proprtete de la Vangorda et connus sous le nom de "groupe Faro", les claims 
ont ete explores par forage au diamant; une nouvelle soctete, l' Anvil Mining 
Corporation Limited, a ete constituee afin de poursuivre les travaux d'exploration. 
Le terrain est la propriete conjointe des societes Cyprus (60 p. 100) et Dynasty 
(40 p. 100). La decouverte, faisant suite aux resultats obtenus anterieurement 
par la Kerr Addison Mines Limited, a provoque un afflux de jalonneurs dans la 
region de Vangorda. 

Territoires du Nord-Ouest 
La Pyramid Mining Co. Ltd. a explore par polarisation induite les 

terrains importants qu'elle detient a la limite sud de la propriete de la Pine 
Point Mines Limited y notant trois anomalies. Le forage au diamant commence 
en octobre s'est poursuivi durant l'hiver. En mars 1966, 139 trous avaient ete 
fores a l'endroit de deux anomalies et la societe annon9ait qu'environ 11, 200, OOO 
tonnes, titrant 8 p. 100 de zinc et 2. 5 p. 100 de plomb, etaient indiquees. 

Les travaux d'exploration se sont poursuivis activement dans la region 
de Pine Point durant l'annee; plusieurs proprietes ont fait l'objet de leves geo
physiques et certaines explorees par forage au diamant. 

Manitoba et Saskatchewan 
La Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited a execute des travaux 

de fon9age et de tra9age a la mine Osborne Lake pres de Snow Lake (Man.), et 
a la mine Flexar pres de Flin Flon (Sask.). Les preparatifs en vue de l1ame
nagement de la mine Anderson Lake, pres de Snow Lake, ont ete poursuivis et 
comprennent la construction de blitiments de surface et de la ligne de transport 
d'energie. 

La Sherritt Gordon Mines Limited a continue ses travaux de forage au 
diamant a Fox Lake; son plan prevoit le creusage d'un puits au debut de l'ete 
1966. Le forage de surface a indique 12, 269, OOO tonnes contenant en moyenne 
2. 35 p. 100 de zinc et 1. 74 p. 100 de cuivre, ainsi qu'un tonnage important de 
pyrite massive dans les epontes du gisement, titrant 2. 38 p. 100 de zinc et 0. 41 
p. 100 de cuivre. 

Ontario 
La Texas Gulf Sulphur Company a continue l'amenagement de sa mine 

Kidd Creek a 15 milles au nord de Timmins. L'ensemble des travaux a compris 
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le decapelage du gisement en vue de son exploitation a ciel ouvert, la construc
tion d'un concentrateur a Hoyle pres de la vole ferree de !'Ontario Northland, a 
15 milles au sud-est de la mine; a partir du mois d'octobre la societe a effectue 
des essais massifs du minerai de zinc-cuivre-argent. Les 10, OOO tonnes de 
minerai extraites par mois ont ete traitees a l'usine de la Kam-Katia, a 20 
milles a l'ouest de Timmins. La capacite tMorique annuelle du concentrateur 
a ete portee de deux a trois millions de tonnes et sa production reguliere doit 
commencer en septembre 1966. Un embranchement de voie ferree sera 
construit entre la carriere et l'usine oil seront produits des concentres de zinc, 
de cuivre et de plomb. La societe prevoit une production annuelle de metaux 
contenus de I' ordre de 250, OOO tonnes de zinc, 50, OOO tonnes de cuivre et 10, OOO 
tonnes de plomb. L'argent sera surtout recupere dans les concentres de plomb 
et de cuivre, et le cadmium dans les concentres de zinc. 

La Canadian Jamieson Mines Limited a fonce un puits de 700 pieds 
pour exploiter son gite de cuivre-zinc sis a une dizaine de milles au nord-ouest 
de Timmins, les reserves atteindraient 531, OOO tonnes de mineral d'une teneur 
moyenne de 2. 48 p. 100 en cuivre, 4. 22 p. 100 en zinc et 0. 85 once d'argent par 
tonne. L'usine, d'une capacite journaliere de 400 tonnes, a ete ouverte en 
avril 1966. 

La Zenmac Metal Mines Limited, pres de Schreiber, a poursuivi ses 
travaux de trac_;:age et de construction et a ouvert une usine susceptible de 
produire 100 tonnes par jour en janvier 1966. 

Quebec 
La societe Mines de Poirier, inc. , filiale de la Rio Algom Mines 

Limited, a poursuivi le trac;age d'un gisement de cuivre-zinc a 60 milles au 
nord d'Amos et a commence en janvier 1966 !'expedition de concentres de cuivre 
et de zinc provenant d'une usine de 1, 500 tonnes. Les reserves de minerai sont 
evaluees a 1, 860, OOO tonnes d'une teneur moyenne de 3 p. 100 en cuivre et 0. 7 
p. 100 en zinc, et 1, 380, OOO tonnes titrant O. 37 p. 100 de cuivre et 8. 32 p. 100 
de zinc. 

La Joutel Copper Mines Limited a continue le trac;age de son gisement 
de cuivre-zinc pres de celui de Poirier et compte expedier du mineral vers la 
fin de 1966. 

La New Hosea Mines Limited, au lac Matagami, dont les expeditions 
de mineral de cuivre avaient commence en 1963 a l'usine de l'Orchan Mines 
Limited, a huit milles de la, comptait recuperer aussi du zinc par suite de I' ins
tallation d'un circuit de zinc a l'usine de l'Orchan. Le debut de la production de 
zinc est attendu au cours de l'ete 1966. 

Nouveau-Brunswick 
L' amenagement de la mine no 6 de la Brunswick Mining and Smelting 

Corporation Limited en vue de son exploitation a ciel ouvert a ete poursuivi et 
I' installation d'un nouveau concentrateur de 2, 250 tonnes, pres de celui de la 
mine no 12, etait en cours. La mine no 6, sise a six milles au sud-est de la 
mine no 12, devrait etre mise en production au cours de l'ete 1966. Ses reserves 
de mineral, estimees a 27 millions de tonnes a la fin de 1964, dont 11, 300, OOO 
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ZINC AU CANADA 1965 
• PRODUCTEURS 

.t. AFFINERIES 

Zinc 

PRINCIPAUX PRODUCTEURS 

American Smelting and Refining 11. Noranda Mines Limited (Geco 
Company (Buchans Unit) Division) 

Consolidated Rambler Mines Ltd. Willroy Mines Limited 
Magnet Cove Barium Corporation Willecho Mines Limited 
Brunswick Mining and Smelting 12. Hudson Bay Mining and Smelting 

Corporation Limited Co. , Limited (2 mines: Chisel 
Heath Steele Mines Limited et Stall Lake) 
Solbec Copper Mines, Ltd. 13. Hudson Bay Mining and Smelting 
Societe Miniere Cupra Ltee. Co. , Limited (3 mines: Flin 
New Calumet Mines Limited Flon, Coronation, Schist Lake) 
Manitou-Barvue Mines Limited 14. Canadian Exploration, Limited 
Normetal Mining Corporation, Cominco Ltee (3 mines: Sullivan, 

Limited H. B. , Bluebell) 
Quemont Mining Corporation, Mastodon-Highland Bell Mines Ltd. 

Limited Reeves MacDonald Mines Limited 
Sullico Mines Limited Aetna Investment Corporation Ltd. 
Lake Dufault Mines, Limited Johnsby Mines Limited 
The Coniagas Mines, Limited London Pride Silver Mines Ltd. 
Mattagami Lake Mines Limited 15. The Anaconda Company (Canada) 
Orchan Mines Limited Ltd. 
Kam-Kotia Porcupine Mines, 16. United Keno Hill Mines Limited 

Ltd. 17. Pine Point Mines Limited 



13. Hudson Bay Mining and 
Smelting Co. , Limited, 
Flin Flon 
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AFFINERIES 

18. Canadian Electrolytic Zinc 
Limited, Valleyfield 

19. Cominco Ltee, Trail 

Nota: les numeros de reference ci-dessus se rapportent a ceux indiques sur la 
carte. 

contenant 2. 5 p. 100 de plomb, 6. 3 p. 100 de zinc, O. 44 p. 100 de cuivre et 
2. 1 onces d'argent a la tonne, etaient en vole d'amenagement en vue de leur 
exploitation a ciel ouvert. 

Une sooiete filiale de la Brunswick, !'East Coast Smelting and Chemical 
Company Limited, a poursuivi la construction d'une fonderie de zinc-plomb; 
mise en chantier en 1963, elle dolt fonctionner en aotlt 1966. La fonderie com
prend un four du type Imperial Smelting et un atelier de traitement a I' acide 
sulfurique. La production d'engrais est prevue, ainsi que celle de fer et d'acier. 

Les travaux de trac;age ont ete poursuivis a la mine New Larder "U" 
de la Key Anacon Mines Limited, a huit milles a I' est de la mine n0 6 de la 
Brunswick. L'exploration de la zone n° 2, jusqu'a une profondeur de 1, 350 
pieds, a indique un million et demi de tonnes, titrant en moyenne 7. 23 p. 100 de 
zinc, 2. 95 p. 100 de plomb, O. 32 p. 100 de cuivre et 3. 05 onces d'argent par 
tonne. La societe a prevu d'autres travaux pour les zones nos 1 et 3. 

La Teck Corporation Limited, en association avec la New Jersey Zinc 
Company, a annonce son projet de mettre en exploitation le gisement Portage 
Lakes, a environ 50 milles a l'ouest de Bathurst. Les travaux anterieurs de 
trac;age executes par la New Jersey Zinc Company avaient revele 2, 620, OOO 
tonnes de mineral d'une teneur moyenne de 6. 76 p. 100 en zinc, 5. 49 p. 100 en 
plomb et renfermant un peu de cuivre, d'argent et d'or. 

La Nigadoo River Mines Limited, l'une des soci8tes du groupe Sullivan, 
a poursuivi l'amenagement de sa mine a 12 milles au nord-ouest de Bathurst, 
afin de commencer la production au debut de 1967 a la moyenne journaliere de 
1, OOO tonnes. Les reserves de minerai, jusqu'a une profondeur vertical de 
1, OOO pieds,etaient estimees au 31 aoftt al, 390, OOO tonnes titrant en moyenne 
2. 77 p. 100 de zinc, 2. 97 p. 100 de plomb, 0. 34 p. 100 de cuivre et 4. 36 onces 
d' argent par tonne. 

L'Anaconda Company (Canada) Ltd. a poursuivi ses travaux souterrains 
de forage au diamant a la mine Caribou de zinc-plomb-cuivre a 35 milles a 
l'ouest de Bathurst. La societe a prolonge la ga1erie d'exploration et fait des 
essais metallurgiques sur des echantillons massifs de mineral. 

Terre-Neuve 
La Newfoundland Zinc Mines Limited a fore 133 trous totalisant 14, 204 

pieds sur un gisement de zinc dans la Grande peninsule du Nord. A la fin de 
1965, 1, 563, OOO tonnes de minerai ont ete delimitees en cinq zones contenant 
entre 4 et 11 p. 100 de zinc. La societe comptait explorer quatre autres zones. 



TABLEAU 5 

Pr!ncipales mines de zinc au Canada, 1965 

Minerai Production de 
Titrage du minerai extra it zinc contenu 

Capacite (metaux principaux) en 1965 en 1965 
de l'usine Zinc Plomb Cuivre Argent (1964) (1964) 

Societe et emplacement (t. c./j.) % % % (o. /t.) (t. c.) (t. c.) Observations 

Colombie-Britanni9ue 
Aetna Investment Corporation 500 .. .. 145,196 5,043 Anciennement Sheep Creek Mines 

Limited, Toby Creek ( 182, 958) (6,971) Limited. Fon9age de puits en 1965. 

The Anaconda Company (Canada) 4,000 0.54 - 1. 24 0.09 226,005 455 Greve terminee en mars 1965. 
Ltd. , Britannia Beach (493, 700) (1, 985) Travaux de tra9age et d'exploration 

poursuivis. 

Canadian Exploration, Limited, 1,900 3.54 1. 06 .. 377,124 12, 175 Exploration poursuivie. 
<O Salmo (407, 062) (.13, 326) e C1> 
"' C1> I Cominco Ltee 10,000 .. .. - 2,301,071 107,417 Minerai de haute qualite de Pine (!) ... (Sullivan, Kimberley) (2, 711, OOO) ( 133, 424) Point traite en 1965 . ... 

(Bluebell, Riondell) 700 .. - .. 256,332 14,496 Exploration poursuivie. 
( 258, OOO) (14, 413) 

(H. B. , Salmo) 1,200 .. - .. 415,290 20,449 Exploration au-dessous et a I' est 
( 478, OOO) (20, 941) du minerai connu. 

Johnsby Mines Limited, Silverton 150 4.9 3.9 - 13.5 10,925 546 
(2, 988) (122) 

London Pride Silver Mines Ltd. , 100 7.4 2. 1 - 1. 9 26,019 1,795 
Kaslo (6, 742) (336) 

Mastodon-Highland Bell Mines 100 27.92 23,213 298 Exploration souterraine intensive. 
Limited, Beaverdell (25, 090) (382) 

Reeves MacDonald Mines Limited, 1, 200 3. 65 1. 21 .. 409,504 13,690 Exploration accrue. 
Remac (379' 269) (12,958) N ...... 

::i 
(j 



Tableau 5 (suite) 

Mineral Production de 
Titrage du mineral extra it zinc contenu 

Capacite (metaux principaux) en 1965 en 1965 
de l'usine Zinc Plomb Cuivre Argent (1964) (1964) 

Soclete et emplacement (t. c./j.) % li % (o. /t.) (t. c.) (t. c.) Observations 

Yukon 
u,;tt;;d Keno Hill Mines Limited, 500 6.22 7. 06 - 33.25 146,850 8,350 

Elsa (Hector-Calumet, Elsa, (181,849) (8, 240) 
Keno, Silver King) 

Territolres du Nord-OUest 
Pine Point Mines Limited, 5,000 29. l 22. 5 - - 364, 1681 Expedition directe de mineral 

Pine Point 7.63 4. 27 - - 75,3562 8,7333 durant toute l' annee. Le traitement 
a commence a la mi-novembre. 

m 
Manitoba et Saskatchewan 

-.;i 
0 

Hudson Bay Mining and Smelting Co. , 6,000 4. 3 0.4 2. 64 0.86 1,640,328 64,562 Amenagement des mines Osborne 
Limited (mines Flin Flon, Schist (1, 585, 394) (58, 912) Lake et Anderson Lake pour la 
Lake, Coronation, Chisel Lake production. 
et Stall Lake) 

~ 
Kam-Kotla Porcupine Mines, 1,750 1. 37 - 1. 56 0.25 597,623 3,883 Nouveau minerai indique par forage 

Limited, Tlmmlos (638, OOO) (1,660) au diamant. 

Noraoda Mines Limited, 3,300 4.26 .. 1. 97 2. 17 1,326,400 42,880 Fonc;age du puits n° 4 termine. 
Manitouwadge (1, 299, 300) (56, 640) 

Wlllroy Mines Limited, 1,500 4.25 0.29 0.79 1. 84 293,989 ll, 164 
Manitouwadge (530, 151) (15, 353) 

Willecho Mines Limited 4. 16 o. 19 o. 60 1.73 283,259 10,530 La production a commence en mars 
(-) (-) 1965; mineral traite a l'usine de la 

Willroy. 



Quebec 
The Coniagas Mines, Limited, 500 8.31 0.52 - 3. 14 123, 059 8,809 

Bachelor Lake ( 114, 459) (8, 963) 

La Societe Miniere Cupra Ltee, 3.18 0.44 3.35 1. 342 82,427 1, 586 La production a commence en 
Stratford Centre (-) ( - ) septembre 1965; minerai traite a 

l'usine Solbec. 

Lake Dufault Mines, Limited 1,300 8.51 5.85 574,007 30,145 La production a commence en 
Noranda (112,117) (6, 094) octobre 1964. 

Manitou-Barvue Mines Limited, 1,300 4.48 0.43 - 2. 85 168, 895 6,992 
Val-d'Or (142, 925) (6, 740) 

0.81 0. 13 283,875 - Production de cuivre 2, 156 tonnes. 
(244,980) ( -) Production de culvre 1, 888 tonnes. 

Mattagami Lake Mines Limited, 3,850 11. 7 - o. 69 1,406,000 156, 313 

"' lac Matagaml ( 1, 282, 072) (148, 282) en ~ 
"' 

-::i 

i New Calumet Mines Limited, 800 6.08 1.66 3.58 97,586 5,837 Puits interne n° 5 termine, 
...... -... Oe Calumet4 (94, 823) (6, 134) nouvelle lentille de mlnerai decou-:;. 

verte. 

Normetal Mining Corporation, 1,000 8. 10 - 1. 58 1. 59 350,693 24,984 Puits interne n° 5 fonce a 7, 952 
Limited, Normetal (348, 924) (21, 641) pieds, approchant son objectif a la 

fin de I' annee. 
3.66 - 2.03 0.55 3,402 93 Production d'une propriete 

( - ) ( - ) voisine. 

Orchan Mines Limited, 1,900 13.34 - 1. 25 1. 64 368,877 43,292 Installation d'un systeme hydrau-
lac Matagaml5 (369, 272) (41, 570) lique de remblayage, et adoption de 

la methode de havage et de rem-
blayage dans certaines parties de 
la mine. 

Quemont Mining Corporation, 2,300 2.29 - 1. 06 o. 86 657,307 11, 322 Reduction progressive du rythme 
Limited, Nonnetal (752,691) (13, 574) d' extraction. 

N -::;1 
Q 



Tableau 5 (fin) 

Societe et emplacement 

Quebec (fin) 
Solbec Copper Mines, Ltd. , 

Stratford Centre 

Sullico Mines, Limited, 
Val-d'Or 

Nouveau-Brunswick 
Brunswick Mining and Smelting 

Corporation Limited, Bathurst 

Heath Steele Mines Limited, 
Newcastle? 

Nouvelle-fcosse 
Magnet Cove Barium Corporation, 

Walton 

Terre-Neuve 
American Smelting and Refining 

Company, Buchans 

Consolidated Rambler Mines 
Limited, Baie-Verte 

Capacite 
de l'usine 
(t. c. /j.) 

1,500 

3,000 

4,500 

1,500 

125 

1,250 

500 

Titrage du minerai 
(metaux principaux) 

Zinc Plomb Cuivre 
% % % 

4. 36 o. 56 1. 69 

0. 191 - 0.535 

9.51 3.96 0.30 

6. 01 2.41 0.97 

1. 7 3.98 0. 62 

13.37 1. 98 1. 12 

1. 98 - 1. 48 

Minerai 
extrait 
en 1965 

Argent (1964) 
(o./t.) (t. c.) 

1. 234 403,869 
(424, 127) 

0.130 993,321 
(988, 023) 

2.76 l,657,519 
(777. 902) 

2. 61 
(290, OOO) 

12.5 48,594 
( 48, 927) 

4.24 366,000 
(383, OOO) 

0. 93 136,999 
(57' 381) 

Production de 
zinc contenu 

en 1965 
(1964) 
(t. c.) 

13,579 
( 13, 880) 

532 
(2, 268) 

( .. ) 

13,352 
( 14, 960) 

876 
(702) 

45,071 
(45, 115) 

1,966 
(685) 

Observations 

Amenagement de la mine n06 et 
construction d1 un concentrateur 
pour production en juin 1966 au 
rythme de 2, 250 t/j. 

Preparation du fon9age d'un nou
veau puits. 

Preparation de la zone Est pour 
la production et capacite de l'usine 
portee a 1, 500 t/j afin d'augmenter 
la production en aout 1966. 

lMinerai d'expedition directe. 2Minerai traite. 3concentre de zinc. 4Les donnees s'appliquent a l'annee financiere terminee le 30 septembre 1965. 5Neuf 
cents tonnes de minerai de cuivre ont ete traitees pour la New Hosco Mines Limited. 6Les donnees s'appliquent a l'annee financiere terminee le 31 aout 1965. 
7La moitie environ de la capacite de l'usine est affectee au traitement minerai de cuivre provenant de la mine Wedge de la Cominco. 

-: neant .. : non disponible t. c. /j.: tonnes courtes par jour o. /t.: onces par tonne t. c.: tonnes courtes 

a> 
-.::i 
N) 



673 Zinc 

USAGES 

La consommation canadienne de zinc de premiere fusion a augmente constamment 
au cours des cinq dernieres annees et, en 1965, elle atteignait 70 p. 100 de plus 
qu'en 1960 avec un sommet de 94, OOO tonnes. L'emploi du zinc a augmente dans 
presque tous les domaines, principalement dans les alliages ii moulages oii. il a 
plus que double. La galvanisation demeure la source principale d'emploi, 
utilisant 50 p. 100 environ du zinc consomme au Canada. 

Les producteurs ont livre, en 1965, 104, 605 tonnes de zinc aux consom
mateurs canadiens, contre 103, 483 tonnes en 1964. 

En galvanisation, le zinc est applique comme revetement de protection 
aux produits de fer et d'acier pour prevenir la rouille. La tole galvanisee est 
utilisee en construction industrielle, agricole et residentielle, ainsi que dans la 
fabrication des panneaux de signalisation routtere, les garde-corps et les 
ponceaux. L'un des nouveaux emplois du zinc en Amerique du Nord est celui du 
revetement des dessous d'automobiles contre l'action corrosive du sel routier. 
L'industrie se sert de fil galvanise pour la construction de clOtures. Des cen
taines d'articles en acier, depuis la menue quincaillerie jusqu'aux grosses 
pieces de charpente, sont d'ordinaire galvanises apres fabrication afin de 
reduire le coO.t d'entretien. 

Les moulages matrices ii base de zinc sont employes dans l'industrie 
de l'automobile pour certaines pieces comme les calandres, les pieces demon
tage des feux avant et arriere, les carburateurs, les pompes a essence et la 
serrurerie. Ils sont employes aussi comme elements d'appareils menagers, 
d'accessoires de plomberie et de quincaillerie. Les alliages utilises le plus 
souvent pour le moulage matrice sont constitues de zinc tres pur auquel il est 
ajoute environ 4 p. 100 d'aluminium, O. 04 p. 100 de magnesium et de O ii 
1 p. 100 de cuivre. 

Le laiton, alliage de cuivre et de zinc contenant jusqu'a 40 p. 100 de 
zinc, est largement utilise sous forme de feuilles et feuillards, tubes, tiges et 
fils, moulages et profiles. L'oxyde de zinc est employe dans la fabrication du 
caoutchouc, de la peinture, du fil de rayonne, de materiaux de ceramique, 
d'encres, d'allumettes et de nombreux objets d'utilite courante. Le zinc lamine 
est utilise au Canada dans la fabrication des piles seches, languettes de terrazzo, 
coupe-froid, gouttieres et plaques inoxydables pour bouilloires et coques de 
navires. Le poussier de zinc sert a la preparation de sels et autres composes 
de zinc, ii la purification des matieres grasses, ii la fabrication de teintures et 
ii la precipitation de l'or et de l'argent dans les solutions de cyanure. Les 
composes industriels de zinc les plus importants sont le chlorure de zinc, le 
sulfate de zinc et le lithopone, un melange de sulfate de baryum et de sulfure de 
zinc servant a la preparation de peintures. 

Le zinc affine est vendu en diverses categories dont la qualite varie 
selon la teneur en impuretes comme le plomb, le fer et le cadmium. Les 
principales categories comprennent: la haute qualite speciale, employee surtout 
pour les moulages; la haute qualite, employee pour la fabrication de laiton et de 
divers produits; et la premiere qualite de l'Ouest, pour la galvanisation. 
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Au Canada, le procMe electrolytique est utilise pour produire le zinc 
de haute qualite speciale et de haute qualite. Pour satisfaire aux exigences des 
consommateurs de zinc de premiere qualite de l'Ouest, les producteurs canadiens 
ajoutent de petites quantites de plomb aux qualites superieures. 

RECHERCHES EN 1965 

En 1965, la Direction des mines, du ministere des Mines et des Releves tech
niques a Ottawa, a poursuivi ses travaux de recherche sur le zinc dans le cadre 
des etudes commanditees conjointement par le Comite canadien de recherches 
sur le zinc et le plomb et par !'Organisation internationale de recherches sur le 
plomb et le zinc. Au cours de ces travaux les membres ont insiste particulie
rement sur 1' etude des revetements de galvanisation. 

L'etude du comportement a haute temperature des revetements zingues 
( entre 150° et 400° c OU 300° et 7 500 F) a revele des reactions significatives 
influencees dans une large mesure par la composition du revetement ainsi que 
par la duree et la temperature de chauffage. Les revetements contenant du 
plomb, OU des elements VOiSinS du plomb SUr le tableau periodique (etain, 
bismuth, indium et thallium), se distinguaient par un decollement caracteristique 
de la couche exterieure de zinc par suite du manque d'interpenetration des cou
ches zinc-zeta. Cette couche exterieure de zinc, ainsi ciecollee, peut peler ou 
ne pas peler suivant les conditions ambiantes. 

Par contre, les revetements non allies (contenant au maximum O. 001 
p. 100 de Pb) n'ont revele aucun decollement a aucune etape et la Couche de zinc 
s' est amincie graduellement pour finalement disparaftre par reaction en se 
transformant en alliage fer-zinc. Toutes les couches ont conserve leur inter
penetration dans ces revetements, entrafnant un taux eleve de dissolution du 
zinc et des effets rapides de transformation dans les couches sous-jacentes 
d'alliage fer-zinc. La meme reaction a ete obtenue avec un groupe de reve
tements, allies separement a dix autres elements metalliques communs. Ces 
experiences permettent de conclure que l'alliage de revetements zingues ordi
naires avec le plomb, ou des elements voisins du plomb, modifie le mecanisme 
de diffusion a haute temperature et contribue ainsi sensiblement au decollement 
de ce genre de revetement au chauffage. 

PRIX ET TARIFS DOUANIERS 

Le prix au Canada du zinc de premiere qualite de l'Ouest, franco Toronto et 
Montreal en 1965, etait de 14. 5c. la livre. Le prix aux Etats-Unis, franco 
East St. Louis, etait aussi de 14. 5c. la livre durant l'annee. 

Le prix de base des producteurs etait de 110 livres sterling la tonne 
forte ( 14. Be. la livre en monnaie canadienne). 

Les tarifs du Canada et des Etats-Unis durant 1965 etaient les suivants: 
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Tarif de Tarif de la 
preference nation la plus 

britannique favorisee 

CANADA 
Zinc contenu dans les minerais et 

Zinc 

Tar if 
general 

concentres. . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . • . en franchise en franchise en franchise 
Zinc et alliages de zinc contenant au 

maximum 10 p. 100 (au poids), 
d1 autre metal OU metaux, en Saum ons, 
brames, blocs, poussier, 
granules, la livre .......•........ 

Zinc, ou alliages de zinc contenant au 
maximum 10 p. 100 (au poids) 
d1autre metal OU metaux, en feuilles, 
rubans, bandes, plaques, disques, 
rondelles; avec ou sans 
revetement ..•..•.••..........••. 

Scories et rebuts de zinc pour refonte 
ou transformation en poussier de 
ZlllC •. , , • , , , • , , • , , • , , , , , •• , , .. , , 

Produits ouvres en zinc non autre
ment specifies ••••...••...•.•.•.. 

Zinc !amine; zinc en bandes ou en 
feuilles pour la lithographie ••..... 

ETATS-UNIS 
Minerals et concentres de zinc* ..... 
Zinc non ouvre* 

autre que les alliages de zinc ..••.• 
alliages de zinc .•..•..•....•.••.. 

Scories et rebuts de zinc ..•••...••• 

1/2c. l/2c. 

5% 7 1/2% 

en franchise en franchise 

15% 17 1/2% 

en franchise en franchise 

0. 67c. la livre de zinc contenu 

0. 7c. la livre 
19% ad valorem 
0. 7 5c. la livre 

2c. 

20% 

10% 

25% 

10% 

Des tarifs variables sont appliques aux autres formes de zinc et produits de zinc. 

*Les minerals et concentres zinciferes etaient soumis a des contingents trimes
triels d'importation jusqu'au 22 octobre 1965. Le zinc non ouvre, a I' exception 
des alliages de zinc et du poussier de zinc mais comprenant les scories et rebuts 
de zinc, etait soumis a des contingents trimestriels d'importation jusqu'au 
22 novembre 1965, 
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courante de la monnaie et selon sa valeur en 1949, 1959-1965 723 
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'! 
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TABLEAU 1 I 
Production miniere canadienne, 1964 et 1965 

1964 1965p 

Unite de En milliers En milliers 
me sure Quantite de dollars Quantite de dollars 

MINERAUX METALLIQUES 
Antimoine '000 !iv. 1,592 700 233 653 
Argent '000 onces 

troy 29,903 41,&W 32,964 46,117 
Bismuth '000 !iv. 400 817 475 1,482 
Cadmium '000 liv. 2,773 8,984 2,009 5,586 
Calcium '000 !iv. 138 152 159 153 
Cobalt '000 !iv. 3,185 5,991 3,799 8,205 
Colombium ( Cb205) '000 liv. 2,163 2,282 2,300 2,350 
Cuivre '000 t. c. 487 324,468 517 388,005 
Etain '000 liv. 352 534 409 810 
Fer, Mineral de '000 t. f. 34,219 404,952 35,526 419. 353 
Fer (refonte) '000 t. c. 429 18,700 368 16,597 
Indium 'OOO onces 
Magnesium '000 liv. 18,706 5,588 22,266 6,698 
Mercure '000 Uv. 6 23 1 13 
Molybdene '000 Uv. 1,225 2.057 10, 165 17,509 
Nickel '000 t. c. 228 379,321 261 435,332 
Or '000 onces 

troy 3,835 144,788 3,615 136,377 
Platine, Metaux '000 onces 

du groupe troy 376 25,404 452 35,678 
Plomb '000 t. c. 204 54,759 287 88,911 
Selenium '000 !iv. 466 2,259 504 2,436 
Tellure '000 liv. 78 506 86 555 
Thorium '000 liv. 
Titane, Mineral de '000 t. c. 
Tungstene (WOa) '000 liv. 
Uranium (U 308) '000 liv. 14,570 83,509 8,615 64,300 
Zinc '000 t. c. 685 193, 991 832 251,234 

Total 1,701,649 1,928,354 

MINERAUX NON METALLIQUES 
Amiante '000 t. c. 1,420 145, 193 1,380 139,805 
Barytine '000 t. c. 169 1,574 203 2,167 
Bioxyde de titane, etc. '000 t. c. 21,270 22,425 
Diatomite t. c. 1,143 65 1,200 65 
Dolomie magnesitique 

et brucite 1000 Uv. 3,570 4,007 
Feldspath '000 t. c. 9 212 11 242 
Graphite t. c. 
Gypse '000 t. c. 6,361 11,524 6,211 11,438 
Helium Mpc. 
Li thine '000 liv. 1,056 1,155 1,035 1,164 
Mica '000 liv. l, 198 86 887 30 
Nitrogene Mpc. 
Oxyde arsenieux '000 liv. 324 16 300 15 
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1964 1965p 

Unite de En milliers En milliers 
me sure Quantite de dollars Quantite de dollars 

MINERAUX NON 
METALLIQUES (fin) 

Oxyde de fer '000 t. c. 1 79 22 
Pierre de savon, talc 

et pyrophyllite '000 t. c. 58 828 55 802 
Pierre meuliere '000 t. c. 9 2 
Pierres precieuses '000 liv. 12 14 11 14 
Potasse (K20) '000 t. c. 858 31,162 1,430 54,400 
Pouzzolane t. c. 35 35 
Pyrite et pyrrhotine '000 t. c. 352 1,126 353 1,889 
Quartz '000 t. c. 2, 117 4,506 2,382 4,944 
Se! '000 t. c. 3,989 20,204 4,331 21,565 
Soufre dans Jes 

gaz de fonderie '000 t. c. 443 4,262 513 5,055 
Soufre elementaire '000 t. c. 1,788 18,638 1,908 23,482 
Spath f!uor '000 t. c. 2,259 2,547 
Sulfate de sodium '000 t. c. 333 5,222 346 5,590 
Syenlte nephelinlque '000 t. c. 290 3,097 329 3,549 
Tourbe de mousse '000 t. c. 255 8,400 267 8,195 

Total 284,497 313,449 

COMBUSTIBLES 
Gaz nature! '000 Mpc. 1,407,098 172,967 1,442,448 193,337 
Houille '000 t. c. 11, 319 72, 735 11,589 75,901 
Petrole brut '000 bar. 274,626 674,377 296,419 725,484 
Sous-produits du 

gaz nature! '000 bar. 78,689 92,548 

Total 998,768 1,087,270 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
Chaux '000 t. c. 1,541 19 ,409 1,517 17,730 
Ciment 1000 t. c. 7,847 130,704 8,427 144,582 
Pierre '000 t. c. 69,794 86,883 69,156 88,337 
Produits d 'argile $ 40,830 43,206 
Sable et gravier '000 t. c. 193,791 125,232 192,857 129' 330 

Total 403,058 423,185 

Total, tous lea mineraux 3,387,972 3,752,258 

p: preliminaire .. : non disponible ou ne s 'applique pas -: neant 
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TABLEAU 2 

Valeur de la production miniere canadienne et sa valeur 
par tflte, annees choisies dans la periode 1927-1965 

(en millions de dollars) 

Mineraux Mineraux Valeur 
metalliques industriels Combustibles Total par tflte 

1927 113 63 71 247 25.67 
1932 112 :fo 49 191 18.19 
1937 335 57 66 458 41. 49 
1942 392 83 92 567 48.63 
1947 395 139 111 645 51. 38 
1952 728 293 264 1,285 88.90 
1957 1,159 466 565 2,190 131. 87 
1962 1,496 574 781 2,851 153.53 
1963 1,510 632 908 3,050 161. 43 
1964 1,702 687 999 3,388 176. 14 
1965p 1,928 737 1,087 3,752 191. 73 

p: preliminaire 



TABLEAU 3 

Indices du volume physique de la production industrielle et de la 
production miniere au Canada, 1951-1965, non rectifies ( 1949-100) 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 195°1 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Total, 12roduction 
industrielle 117. 4 122.4 131.3 131. 1 145. 5 160.7 163.3 162.4 176.5 179.8 186.2 201. 7 215.3 235.3 254.9 

mini8re 123.5 131. 6 143.3 158.9 187.8 218.3 239.3 243. 3 275.4 275. 6 283.0 304. 7 318. 3 346.4 36v.6 
Total 

tous les metaux 108. 1 111. 4 118.0 130.0 147. 3 160. 1 188.4 210.4 242. 5 236.4 220.4 225.2 227. 5 245.7 249.5 
Or 103.9 106.9 97. 9 104.5 107.7 103.2 104.9 109.2 107.2 109.5 104.9 96.8 92.0 85.9 80.6 
Nickel 107.2 109.2 111. 7 125.3 135.9 138.7 146.1 108.4 145.0 166.7 181. 0 180.5 168.6 181. 0 209. 9 
Plomb 99.0 105.7 121. 2 136.8 126.9 118. 2 113. 5 116. 8 116. 8 128.7 144.2 134.8 125.9 126.3 179.9 
Zinc 118. 3 129.0 139.4 130.6 150.3 146.6 143.5 147. 5 137.4 141.1 144.3 160.7 164.3 233. 7 281,2 O> 

Cuivre 171. 8 187.8 195.6 
00 

102.5 97.9 96. 1 114. 9 123.7 134.7 136.3 131. 0 150.0 166.7 166.7 173.6 i;., 

Minerai de fer 117. 9 137. 4 178.2 203.9 406.1 519.6 544.1 395.0 587.7 578.8 558.7 781. 0 916.8 1,185.3 1,236.8 

Combustibles, 
total 143. 5 163.9 192.7 215. 6 273.0 346.9 360.3 331. 6 364.6 377.7 433.4 483.5 516.6 557.7 592.8 

Houille 95.6 90.5 81. 5 75.2 74. 1 74.6 65.4 56.8 51. 8 53. 4 49.9 48.8 51. 9 55.1 56.3 
Gaz nature! 120.5 128. 9 147. 8 169.6 204.5 232.8 290.2 402.9 488.3 591.7 709.7 1,000.6 1,179.8 1,382.3 1,476.4 
Petrole 226.9 291. 8 385. 5 457.8 616.8 819.5 866.5 788.6 880.4 903.1 1,052.3 1,163.2 1, 231. 6 1,319.2 1,405.5 

Non metaux, 
total 155.9 154.7 151. 4 157.6 180.4 190.3 182.0 172.4 197.6 196.5 214.7 233.6 273.0 312.8* 377.2* t:J 

0 Amiante 170. 7 171. 5 162.3 167.8 191. 9 192.1 186.3 177.3 192.1 200.7 222.3 233.5 240.4 259.9 269.4 § Autres, non metaux 120. 5 114. 6 125.4 133.3 152.9 185.9 171. 8 160.6 210.8 186.5 196.6 233.8 351. 0 439.4 635.1 co-
Carri8res et CD 

sablieres 
l)) 

141. 9 153.6 152.9 188.6 201. 3 231. 9 259.4 255.4 293.8 300.1 291. 5 367.1 357.8 416.5 456.7 
l)) ..... 
ll' ..... 

*Inclue la production de potasse, laquelle ne l' etait pas dans Jes annees precedentes. 
.... 
l)) .... -.c 
~ 
CD 
l)) 



TABLEAU 4 

Pourcentage de l'apport des principaux mineraux a la valeur totale 
de la production miniere au Canada, 1956-1965 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965p 

Petrole 19.5 20.7 19.0 17.5 17.0 18.9 19.4 20.2 19.9 19.3 
Nickel 10.7 11.8 9.2 10.7 11.9 13.6 13.5 11.8 11.2 11.6 
Minerai de fer 7.7 7.6 6.0 8.0 7.0 7.3 9.2 10.3 12.0 11.2 
Cuivre 14.1 9.4 8.3 9.7 10.6 9.9 9.9 9.3 9.6 10.3 
Zinc 6.0 4.6 4.4 4.0 4.4 4.1 3.9 4.0 5.7 6.7 
Gaz naturel 0.8 1.0 1.5 1.6 2.1 2.6 3.8 4.9 5.1 5.2 
Ciment 3.6 4.3 4.6 3.9 3.7 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 
Amiante 4.8 4.8 4.4 4.5 4.9 5.0 4.6 4.5 4.3 3.7 
Or 7.2 6.8 7.4 6.2 6.3 6.1 5.5 5.0 4.3 3.6 
Sable et gravier 3.9 4.1 4.6 4.3 4.6 4.1 4.2 4.1 3.7 3.4 
Plomb 2.8 2.3 2.0 1.6 1.8 1.8 1.5 1.5 1.6 2.4 
Pierre 2.3 2.7 2.6 2.5 2.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.4 CD 

00 

Houille 4.6 4.1 3.8 3.1 3.0 2.7 2.4 2.4 2.1 2.0 II>-

Uranium (U30s) 2.2 6.2 13.3 13.7 10.8 7.6 5.5 4.5 2.5 1.7 
Potasse (K20) - - - - - - 0.1 0.7 0.9 1.4 
Argent 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 1.1 1.2 1.4 1.2 1.2 
Produits d'argile 1.8 1.6 2.0 1.8 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.2 
Metaux du groupe platinel.1 1.2 0.7 0.7 1.2 0.9 1.0 0.7 0.7 0.9 
Soufre elementaire . . .. 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 
Bioxyde de titane 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.5 0.6 0.6 
Sel 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 
Cbaux 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 
Molybdene 0.1 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.5 
Gypse 0.3 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 
Autres mineraux 3.5 3.5 2.7 2.6 2.9 3.6 4.2 4.3 4.9 4.8 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

p: preliminaire -: neant .. : non disponible 



TABLEAU 5 

Valeur de la production miniere au Canada selon les principales regions geologiques, 1965p 
--

Mineraux Mineraux Total, tous 
metalliques industriels Combustibles les mineraux 

% du % du % du % du 
$millions total $millions total $millions total $millions total 

0) 

1,590.3 42.4 00 
01 Bouclier canadien 1,552.1 80.5 38. 2 5. 2 

Region des Appalaches 139. 0 7. 2 174.1 23. 6 54.2 5. 0 367. 3 9. 8 
Basses terres du 

St-Laurent 2.4 0.1 311. 6 42.4 9.4 o. 9 323. 4 8. 6 
Plaines Interieures 53. 2 2. 8 146.9 19. 9 976.9 89. 8 1,177.0 31.4 
Region de la Cordillere 181.7 9.4 65. 8 8. 9 46.8 4.3 294. 3 7. 8 

--
Total, Canada l,928.4 100.0 736. 6 100. 0 1,087.3 100. 0 3,752.3 100. 0 

t::i 
0 
g p: preliminaire -: neant 
CD\ 
m 
m 
m 
S" 
.+ 
00 
.+ ..... .g 
m 
m 



TABLEAU 6 

Valeur de la production miniere canadienne selon les provinees et les differents mineraux, 1965p 

Mineraux Mineraux Total, tous 
metalliques industriels Combustibles les mineraux 

% du % du % du % du 
$millions total $millions total $millions total $millions total 

Ontario 780,881 40.5 195,754 26.6 9,380 0. 9 986,015 26.3 
Alberta 8 - 57,264 7. 8 746,207 68.6 803,479 21. 4 
Quebec 433,302 22.5 274, 839 37. 3 - - 708,141 18.9 Cl) 

Saskatchewan 41, 584 2.2 75,030 10.2 211,123 19.4 327,737 8. 7 CX> 
Cl) 

Colombie-Britannique 168, 548 8.7 60,178 8. 2 54,201 5. 0 282,927 7. 5 
Terre-Neuve 203,144 10.5 17,339 2.3 - - 220,483 5. 9 
Manitoba 149, 062 7.7 21,116 2. 9 11,530 1.1 181,708 4.8 
Nouveau-Brunswick 64,974 3. 3 10,559 1.4 8,755 o. 8 84, 288 2. 3 
Territoires du N. -0. 72,402 3. 8 - - 501 - 72,903 1. 9 
Nouvelle-fcosse 1,317 0.1 23,570 3. 2 45,487 4.2 70,374 1. 9 
Yukon 13,132 0. 7 - - 86 - 13,218 0.4 
ile-du-Prince-Edouard - - 985 0.1 - - 985 0.03 

Total, Canada 1,928,354 100.0 736,634 100.0 1,087,270 100. 0 3,752,258 100.0 

p: preliminaire -: neant 



TABLEAU 7 

Valeur de la production miniere canadienne par province, 1956-1965 
(en millions de dollars) 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965P 

Ontario 651 749 790 971 983 944 913 874 901 986 
Alberta 411 410 346 376 396 473 567 669 736 803 
Quebec 423 406 366 441 446 455 519 541 685 708 
Saskatchewan 123 173 210 .HO 212 216 240 272 292 328 
C.-B. 203 179 151 159 186 188 235 261 269 283 
Terre-Neuve 84 83 65 72 87 92 102 138 182 221 

Manitoba 68 64 57 55 59 101 159 170 174 182 0) 
a:i 

Nouveau-Brunswick 18 23 16 18 17 19 22 28 49 84 
-.:i 

Territoires du 
Nord-Quest 22 21 25 26 27 18 18 16 18 73 

Nouvelle-Ecosse 66 68 63 63 66 62 62 66 66 70 

Yukon 16 14 12 13 13 13 13 14 15 13 

ile-du-Prince-, 
5 1 l 0.7 Edouard - - - 0.8 0.8 1 

Total, Canada 2,085 2,190 2,101 2,409 2,493 2,582 2,851 3,050 3,388 3,752 t:;:j 
0 ::s ::s 

p: preliminaire -: neant 
co-
CD 
f/l 

f/l 

~ ..... 
r;;· ..... 
.0 
r::: 
CD 
f/l 



TABLEAU 8 

Pourcentage de l'apport des provinces a la valeur totale de la 
production miniere au Canada, 1956-1965 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965P 

Ontario 31.2 34.2 37 .5 40.3 39.4 36.6 32.0 28.7 26.6 26.3 
Alberta 19.7 18.7 16.5 15.6 15.9 18.3 19.9 21.9 21. 7 21.4 
Quebec 20.2 18.5 17.4 18.3 17.9 17.6 18.2 17.7 20.2 18.9 

en 
00 
00 

Saskatchewan 5.9 7.9 10.0 8.7 8.5 8.4 8.4 8.9 8.6 8.7 
Colombie-Britannique 9.7 8.2 7.2 6.6 7.5 7.3 8.2 8.6 7.9 7.5 
Terre-Neuve 4.0 3.8 3.1 3.0 3.5 3.6 3.6 4.5 5.4 5.9 
Manitoba 3.3 2.9 2.7 2.3 2.4 3.9 5.6 5.6 5.1 4.8 
Nouveau-Brunswick 0.9 1.1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 1.5 2.3 
Territoires du Nord-Ouest 1.1 1.0 1.2 1.1 1.1 0.7 0.6 0.5 0.5 1.9 
Nouvelle-Ecosse 3.2 3.1 3.0 2.6 2.6 2.4 2.2 2.2 2.0 1.9 
Yukon 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 
fie-du-Prince-Edouard - - - 0.2 0.05 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 
Total, Canada 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

p: preliminaire -: neant 



TABLEAU 9 

Place du Canada dans le monde pour la production de certalns mlneraux essentiels 

Mlneraux metalliques Production Otdra des six prlncipaux pays 
ou non metalliques An nee mondiale avec le pouroentage du total mondial 

1 2 3 4 5 6 

CANADA URSS Nouvelle- Cuba :i::tats-Unis Rep. de 
Cal Monie l'Afrique 

du Sud 
Nickel (production des mines) 1965 t. c. 445,700 261, 155 95,000 53,063 16,300 13,510 3,400 

59 21 12 4 3 1 

CANADA Etats-Unis URSS Australie Perou Mexique 
Zinc (production des mines) 1965 t. c. 4,535,000 910,929 610,059 510,000 302,549 285,928 247,881 

20 13 11 7 6 5 

CANADA URSS Rep. de Rhodesie Chine Etats-Unis O> 

l 'Afrique du Sud 00 

"' du Sud 
Amiante 1964 t. c. 3,543,000 1,419,851 1,300,000 215,592 153,451 130,000 101,092 

40 37 6 4 4 3 

Etats-Unis CANADA Rep. de France Australie Espagne 
l'Afrique 

du Sud 
Uranium (concentres d 'U 30 8) 1964 t. c. 26,000 11,847 7,285 4,445 1,910 370 50 

(monde libre) 46 28 17 7 1 - t1 
0 

Etats-Unis CANADA* Australie Norvege Malaisie Finlande s 
(!), 

Concentres de titane 1964 t. c. 2,596,400 1,001,132 544, 721 343,500 299,608 144,754 127. 937 (!) 
Ul 

(ilmenite) 39 21 13 12 6 5 
Ul ..... 

Etats-Unis 
!>' 

CANADA Grande- URSS France Espagne ~ 
Ul 

Bretagne ..... 
Gypse 1964 '000 t. c. 51,520 10,684 6, 361 5,052 4,740 4,639 4,258 .c· 

i:: 
21 12 10 9 9 8 (!) 

Ul 



Tableau 9 (fin) 

Mineraux metalliques Production Ordre des six prlncipaux pays 
OU non metalliques Annee mondiale avec le pourcentage du total mondial 

1 2 3 4 5 6 

URSS Australie CANADA Etats-Unis Mexique Perou 
Plomb (production des mines) 1965 t. c. 2,915,455 460,000 390,300 302,952 292,968 187,492 162, 148 

16 13 10 10 6 6 

Etats-Unis URSS CANADA France Japon Norvege 
Aluminium (metal primaire) 1965 t. c. 7,125,250 2,754,476 1,150,000 840,346 375,364 321,947 304,557 

39 16 12 5 5 4 

URSS Rep. de CANADA Etats-Unis Colombie Japon 
l'Afrique 

du Sud 
Metaux du groupe platine 1964 onces 2,051,000 1,000,000 606,000 376,238 40,487 23,345 4,074 

(production des mines) troy 49 30 18 2 1 
er> 

Rep. du Zambie CANADA Maroc Autriche 
<D 
0 

Congo 
Cobalt (production des mines) 1965 t. c. 16,200 9,000 3,000 1,893 1,500 20 

(monde libre) 56 19 12 9 

Rep. de URSS CANADA Etats-Unis Australie Ghana 
l'Afrique 

du Sud 
Or (production des mines) 1964 onces 46,100;000 29,136,542 5,600,000 3,835,454 1,469,000 963,300 864,917 

troy 63 12 8 3 2 2 

Etats-Unis URSS Japon CANADA Australie Rep. du 
Congo 

Cadmium (production 1965 '000 liv. 26,747 9,671 4,189 2,678 2,009 1,197 1,038 
des fonderies) 36 16 10 8 4 4 

URSS Etats-Unis France CANADA Chine Suede 
Mineral de fer 1965 '000 t. f. 589,231 151,272 87,430 59,166 35 ,526 30,510 29. 019 

26 15 10 6 5 5 



Etats-Unis URSS Norvege CANADA Japon Grande-
Bretagne 

Magnesium 1965 t.c. 179,000 81,361 36,000 25,000 11,133 8,763 5,500 
45 20 14 6 5 3 

Mexique Perou Etats-Unis CANADA URSS Australie 
Argent (production des mines) 1964 onces 249,100,000 41,943,247 37 ,043,217 37,000,000 29 ,902,611 27,000,000 18,275,000 

troy 17 15 15 12 11 7 

Etats-Unis Zambie URSS Chill CANADA Rep. du 
Congo 

Cuivre (producti-0n des mines) 1965 t. c. 5 ,430,418 1, 356,275 756,321 710,000 642,174 517,247 317,833 
25 14 13 12 10 6 

Etats-Unis Allemagne Mexique URSS CANADA Perou 
occidentale 

Barytine 1964 t. c. 3,367,000 816,706 487,884 359, 372 220,000 169,149 145,934 
24 14 11 7 5 4 

a> 
<.O 

Etats-Unis URSS Chill Chine CANADA Perou 
...... 

Molybdene 1964 t. c. 47,175 32,803 6,600 4,297 1,650 612 431 
70 14 9 3 1 1 

Etats-Unis Allemagne URSS Allemagne France CANADA 
occidentale orientale 

Potasse (equivalent en K20) 1965 '000 t. c. 14,881 3,140 2,646 2,535 2,094 2,071 1,430 
21 18 17 14 14 10 

Perou Mexique Japon Bolivie Coree CANADA tl 
0 

du Sud § 
Bismuth (production des mines) 1965 t. c. 3,813 900 500 425 300 250 238 (!" 

(!> 

24 14 11 8 7 6 00 

00 

Sources: Bureau federal de la statistique, pour le Canada. Les autres pays: nickel, zinc, aluminium, plomb, cuivre et magnesium de lil" 
~ 

l'American Bureau of Metal Statistics; amiante, metaux du groupe platine, uranium, cobalt, cadmium, concentres de titane, gypse, or, argent, 00 ...... 
barytine, molybdene, potasse et bismuth du Bureau of Mines des Etats-Unis; mineral de fer de l'Arnerican Iron and Steel Institute. .o· 
*Bureau of Mines des Etats-Unis. i:;; 

(!> 
00 
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TABLEAU 10 Production des principaux mineraux au 

Unite de 
me sure T.-N. i.-P.-E. N.-E. N.-B. Quebec Ont. 

Petrole brut Bar. 4, 103 1,279,321 
$ 5, 703 4, 119,413 

Nickel t. c. 3, 305 192,655 

$ 5,552,450 319, 771, 106 
Mtnerai de fer t. c. 14,606,915 14' 781, 630 8,295,969 

$ 168,498,171 141, 584. 305 90, 558. 867 
Cuivre t. c. 17. 348 205 9, 696 176,074 219,183 

$ 13,045, 795 154. 160 7 ,291, 392 132' 407. 661 163, 860, 900 
Zinc t. c. 37, 169 250 129. 150 275. 788 59, 945 

$ 11, 224. 932 75. 500 39, 003, 300 83,287,850 18, 103,427 
Gaz nature! Mpc. 105, 359 12,619,867 

$ Ill, 677 5,260, 716 
Clment t.c. 91, OOO 57' 245 174,672 2,870,930 3, 148, 824 

$ 1, 840, OOO 999, OOO 2, 801, OOO 45, 845, 120 50, 594, OOO 

Ami ante t. c. 56,400 1,236,260 2, 100 

$ 6,985,140 119,022,297 79. 863 

Or ~nee 25,491 1, 691 913, 987 l, 946, 816 

$ 961, 775 302 63, 801 34,484, 730 73, 453, 367 

Sable et gravler t. c. 4,590,194 526, 850 6, 505. 874 5,141,543 44,000,000 77. 813, 712 

$ 4, 108, 500 635, 171 4,226,394 2. 831, 851 20,600,000 56, 762,201 

Plomb t, c. 23, 318 1, 700 46' 537 3, 977 l, 958 
$ 7,228,447 52 7, OOO 14,426,470 1,232,987 607. 080 

Pierre t. c. 82, 186 500, OOO 999, 776 2,329,915 36, 976, 743 23, 263, 280 
$ 197' 676 350, OOO 1,922,485 2,666,526 43, 564. 302 30, 372 ,408 

Hou Ille t. c. 4' 134, 161 996. 328 
$ 45,486,833 8,637,619 

Uranium (U308) liv. 6,800,000 
$ 49,200,000 

Potasse (K20) t. c. 
$ 

Argent once l, 127, 980 400, OOO 2,914,600 5' 315; 165 11,203,506 

$ 1,578,044 559, 600 4,077,525 7. 435' 913 15, 673, 705 
Prodult d'arglle $ 71, 900 1, 551, 637 600, OOO 6' 562. 548 25,337,874 
Metaux du groupe once 452. 063 

plat!ne $ 35, 678. 078 
Soufre etementaire t. c. 

$ 26, 074 
Bioxyde de tltane t.c. 

$ 22' 425. 094 
Se! t. c. 469, OOO 3, 649, OOO 

$ 5, 172 '430 12' 372. 850 
Chaux t. c. 3, 823 350, 634 1, 054,422 

$ 109,054 3, 862, 115 11,876,403 
Molybdene liv. 2,693,470 

4. 858. 441 
Gypse t. c. 422, OOO 4, 806, OOO 100, 800 515, OOO 

$ l, 139,400 7,609,273 210,360 1, 383, 695 
Total prlnclpaux 

mineraux $ 216,879, 780 985,171 68,284,614 82,836,278 672, 725,813 965. 092 '02 7 

Total tous les mineraux $ 220,483,234 985, l 71 70' 373, 689 84,288,119 708,141,229 986. 014. 968 

% des prlnclpaux 
mineraux 98.4 100. 0 97. 0 98. 3 95. 0 97. 9 

p: prellmlnalre neant non dis ponible 
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Canada, par province et terriloire, l965p 

Man. Sask. Alb. C.-B. T.N.-0. Yukon Total, Canada 

4. 946, 509 87. 775,205 188,298,021 13,470, 757 644, 998 296,418,914 
11, 530 .• 312 200' 741, 894 481.478.039 27,126,064 482 '458 725,483,883 

63, 284 1, 911 261, 155 
106, 798, 018 3,210,480 435' 332' 054 

2,104,071 39, 788,585 
18, 711, 715 419,353,058 

31, 011 19,236 44' 069 425 517,247 

23,320,582 14' 465' 309 33,139,640 319,600 388' 005' 039 
40, 345 28' 134 160,559 93' 562 7, OOO 831, 902 

12'184. 343 8 ,496,439 48 ,488 '706 28,255,875 2, 114,000 251, 234' 372 
42' 768, 901 1,225,826,579 161, 084' 296 43' 068 1,442,448,070 

4' 395' 735 165, 702,873 J 7' 848' 199 18. 088 193,337,288 
373,462 250, OOO 876, 828 584' 010 8, 426, 971 

8, 139, OOO 5,670,000 16, 711, OOO Jl' 983, 007 144, 582, 127 
85. 450 1, 380, 210 

13, 718' 022 139, 805, 322 
65' 657 50. 417 200 113,222 452,816 44' 243 3, 614, 548 

2 ,477' 239 1,902,233 7' 546 4' 271, 866 17,084, 748 1,669,289 136, 376, 896 
9, 780, 627 8,980,463 14,858,291 20,659,821 192, 857. 375 
7. 553, 555 5,583,477 12' 507, 651 14' 520' 84 7 129,329, 647 

1,230 121, 222 78' 362 8, 507 286, 811 
381, 151 37,578,680 24,292,220 2' 637' 325 88, 911, 360 
734, 125 146' 809 4, 123,341 69, 156, l 75 

1,284,475 456, 285 7' 523, 322 88, 337, 479 
2' 063, 933 3,413, 928 971, 465 8, 801 11, 588, 616 
3,715,385 12' 173, 846 5,801,817 85,626 75, 901, 126 
1,815,000 8, 615, OOO 

15, 100, OOO 64, 300, OOO 
1,430, OOO 1, 430, OOO 

54 ,400, OOO 54, 400, OOO 

697' 389 685, 130 17 4,851,193 1,274,200 4' 495, 121 32, 964, 299 
975, 647 958,497 24 6.786,819 1, 782 '606 6,288;674 46, 117, 054 
531, OOO 1, 330, 143 3,822,477 3, 398,250 43, 205, 839 

452, 063 
35, 678, 078 

1, 907, 723 
27 ,473 792 ,400 20, 709,000 1, 92 7, OOO 23,481,947 

22,425,094 
30, 700 77, OOO 105' 400 4, 331,100 

697 ,811 1,527,168 1, 794' 475 21,564,734 
50,472 57. 632 1,516,983 

817 ,285 1, 065, 188 17, 730,045 
7' 471, 900 10,165,370 

12,650,546 17' 508. 987 
162, OOO 205' 160 6,210,960 
504, 535 591, 090 11,438' 353 

177,222,426 319' 078' 680 716' 428' 404 269,276,070 72,235,595 12' 794' 914 3' 573, 839' 772 

181, 707' 794 327,737,527 803,478, 951 282,927,411 72' 902 '795 13, 217 ,474 3,752,258,36~ 

97. 5 97.4 89. 2 95.2 99. l 96. 8 95.2 

95188-45 
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TABLEAU 11 

Valeur nette de la production au Canada selon 
l'industrie et le produit, 1960-1963 

(en millions de dollars) 

1960 .1961 1962 

Industries :Qrimaires 
Agriculture ............... 2,043 1,715 2,406r 
Forets ................... 688 667 702 
Peche .................... 100 110 131r 
Piegeage ................. 12 12 10 
Mines ................... 1,453 1,562 1,748 
inergie electrique ........ 796 840 876 

Total ..........•......... 5,092 4,906 5,873r 

Industries secondaires 
Fabrication ............... 10, 380 10,690 11,741 
Construction .............. 3,635 3,701 3,788 

TGtal .................... 14,015 14,391 15,529 

Grand total ............... 19,107 19,297 21,402r 

r: revise 

1963 

2,665 
749 
130 
12 

1,856 
912 

6,324 

12,568 
3,980 

16,548 

22, 872 
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TABLEAU 12 

Valeur des exportations de mineraux bruts et de produits 
mineraux ouvres, selon les principaux groupes, 1964 et 1965 

Augmentation ou diminution 

1964 1965 $millions % 

Ferreux 
Materiaux bruts ............ 376.6 369.1 7. 5 - 2.0 
Materiaux ouvres ........... 246.4 251. 7 + 5.3 + 2.2 

Total .....•................ 623.0 620.8 - 2. 2 - 0.4 

Non ferreux 
Materiaux bruts .....•...... 426. 8 493.1 + 66. 3 +15.5 
Materiaux ouvres* .•....... 868. 5 959. 3 + 90. 8 +10.5 

Total. ......•.............. 1,295.3 1,452.4 +157.1 +12.1 

Mineraux non metalligues** 
Materiaux bruts ............ 590.7 627.2 + 36.5 + 6.2 
Materiaux ouvres .......... 75.2 81. 9 + 6. 7 + 8.9 

Total, ...•.•.•..•.....•••.. 665.9 709.1 + 43.2 + 6.5 

Tous les mineraux** 
et leurs produits 
Materiaux bruts .•..•••..... 1, 394.1 1,489.4 + 95.3 + 6. 8 
Materiaux ouvres ....•....•. 1,190.1 1,292.9 +102. 8 + 8. 6 

Total. ..•••••.•.•.•...•..•. 2,584.2 2,782.3 +198.l + 7.7 

*Comprend I' or affine et non affine. **Comprend les combustibles mineraux. 
Note: Les materiaux bruts comprennent les materiaux dans les premiers stages 
du traitement, tels que les minerals, les concentres metalliques, I' amiante 
broye, etc. Ils comprennent aussi les scories et les rebuts metalliques. Les 
materiaux ouvres comprennent tous ies materiaux d' origine minerale suffisam
ment ouvres pour ~tre utilises dans une structure, une machine, etc. Ce sont 
des produits qui ne sont pas utiles par eux-m~mes, mais qui sont fa.its pour ~tre 
incorpores dans des produits finals. 

95188-45~ 
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TABLEAU 13 

Valeur des importations de mineraux bruts et de produits mineraux 
ouvres, selon les principaux groupes, 1964 et 1965 

(en millions de dollars) 

Augmentations ou diminutions 

1964 1965 $millions % 

Ferreux 
Materiaux bruts ..... 94.7 96.6 + 1. 9 + 2.0 
Materiaux ouvres .... 432.7 550.0 +117. 3 +27.1 

Total ............... 527.4 646.6 +119. 2 +22.6 

Non ferreux* 
Materiaux bruts ..... 94.9 99.0 + 4.1 + 4. 3 
Materiaux ouvres .... 174.3 232.5 + 58.2 +33.4 

Total ............... 269. 2 331. 5 + 62.3 +23.1 

Non metalligues** 
Materiaux bruts ..... 460.4 498.3 + 37.9 + 8.2 
Materiaux ouvres .... 258.4 313.5 + 55.1 +21.3 

Total .....•......... 718. 8 811. 8 + 93.0 +12.9 

Tous les mineraux** 
et leurs produits 
Mate riaux bruts •.... 650.0 693.9 + 43.9 + 6.8 
Materiaux ouvres .... 865.4 1,096.0 +230.6 +26.6 

Total .......••...... 1,515.4 1,789,9 +274. 5 +18.1 

*Comprend l' or affine et non affine. **Comprend les combustibles mineraux. 
Note: Les materiaux bruts comprennent les materiaux aux premii!lres etapes de 
la preparation mecanique comme les minerals, les concentres metalliques, 
l' amiante broye, etc. Les residus et rebuts metalliques sont aussi compris. 
Les materiaux ouvres comprennent tous les materiaux d' origine minerale qui 
ont ete ouvres de fac;ion ll. pouvoir faire partie d' une structure, d' une machine, 
etc. Ces produits ne sont utilises que dans la fabrication de produits finis. 
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TABLEAU 14 

Valeur des exportations de mineraux bruts et de produits 
mineraux ouvres en rapport avec 11 ensemble du commerce 

d' exportation, 1964 et 1965 

1964 1965 
$millions % du total $millions % du total 

Materiaux bruts. ..•.... 1,394.1 17.2 1, 489. 4 17.5 
Materiaux ouvres ...... 1, 190. 1 14.7 1, 292. 9 15.1 

Total. ••.••.....•.... 2,584.2 31. 9 2,782.3 32.6 

Total des exportations, * 
tous les produits ..... 8, 094. 4r 100.0 8,523.0 100.0 

* Comprend l' or affine et non affine que l' on considere comme etant des articles 
non commerciaux et qui ne sont pas compris dans les exportations domestiques. 
Voir la note du tableau 12 
r: revise 

TABLEAU 15 

Valeur des importations de mineraux bruts et de produits m.ineraux 
ouvres par rapport a !'ensemble du commerce d'importation, 1964 et 1965 

1964 1965 
$ millions % du total $ millions % du total 

Materiaux 'bruts. ......•• 650.0 8. 7 693. 9 8. 0 
Mate riaux ouvres * .••... 865.4 11. 5 1,096.0 12.7 

·Total •.••••..•..•...•. 1,515.4 20.2 1,789,9 20. 7 

Total des importations* 
tous les produits .•.... 7,487.7r 100.0 8,633.4 100. 0 

* Comprend l' or affine et non affine. 
Voir la note du tableau 12 
r: revise 
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TABLEAU 16 

Valeur des exportations de mineraux bruts et de produits mineraux 
ouvres, selon les principaux groupes et la destination, 1965 

( en millions de dollars) 

Grande- ttats- Autres 
Bretagne Unis pays Total 

Materiaux ferreux et leurs produits .••.. 45. 5 460. 9 114.4 620. 8 
Materiaux non ferreux* et leurs produits 425.1 602.4 424.9 1,452.4 
Materiaux mineraux non metalliques** 

et leurs produits •.•..•......••••..•• , 19.1 560. 0 130.0 709.1 

Total •...••..••...•••... •·• •.. ······ 489. 7 1,623.3 669.3 2, 782. 3 

Pourcentage ••••..••...•...••.......• 17. 6 58.3 24.1 100. 0 

*Comprend l' or affine et non affine. **Comprend les combustibles mineraux. 
Voir la note du tableau 12. 

TABLEAU 17 

Valeur des importations de mineraux bruts et de produits mineraux 
ouvres, selon les principaux groupes et la destination, 1965 

(en millions de dollars) 

Grande- ttats- Autres 
Bretagne Unis pays Total 

Materiaux ferreux et leurs produits. ••.. 55.3 415.2 176.1 646.6 
Materiaux non ferreux* et leurs produits 36. 9 160.1 134.5 331. 5 
Materiaux mineraux non metalliques** 

et leurs produits ....••..•••••.•.•... 21. 8 328. 5 461. 5 811.8 

Total ••..•••.. • • • • • · • • · • • · · · · • • • · • · 114. 0 90:1. 8 772.1 1,789.9 

Percentage ..•••.•••.••.•..••.•..•.. 6.4 50.5 43.1 100. 0 

*Comprend l' or affine et non affine. **Comprend les combustibles mineraux. 
Voir la note du tableau 12. 



TABLEAU 18 

Valeur des exportations canadiennes de mineraux bruts et de produits 
mineraux ouvres, selon le produit et la destination, 1965 

($000) 

Grande- Pays de la Pays de la 
i!:tats-Unis Bretagne Z~CLl CEE2 Japon 

Minerai de fer .••..•••••••.. 285,062 31,803 - 24,220 19,734 
Metaux ferreux primaires ... 65,600 4,556 6 4,168 678 
Aluminium ..••••••••.••••.• 167' 118 97,443 4,020 25,088 13,653 
Cuivre ••.••••••.•••.••••.. 79,085 84,330 28,439 22,500 36,420 
Plomb .•••.•••.•••.•.•••••. 19,707 21,043 274 16,066 1,632 

Nickel •••.••••.••••.•..•••. 206,769 110, OOO 52,683 14,383 5,354 
Zinc .••...•..••.•••••••..• 57,462 31,001 1,315 38,015 875 
Uranium ...•.••.••••••.•••• 14,749 38,949 - - -
Amiante •..••.••..••......• 66,370 11,885 6,776 32,677 9,040 
Combustibles ..•.••..••.•.. 407,280 528 18 258 10,805 
Tous lea autres mineraux3 .• 254,121 58,192 5,179 32,228 7,675 

Total....................... 1, 623, 323 489,730 98, 710 209,603 105,866 

Autres 
pays Total 

- 360,819 
4,943 79,951 

65,173 372,495 
21,907 272,681 
5,496 64,218 
8, 011 397,200 

12,768 141,436 
- 53,698 

33,929 160,677 
1, 011 419,900 

101,803 459,198 

255,041 2,782,273 

lAutres pays de la Zone europeenne de commerce libre: Norvege, Suede, Danemark, Suisse, Autriche et Portugal. 
2Communaute economique europeenne (pays du marche commun): France, Allemagne occidentale, Italie, Belgique, 
Luxembourg et Pays-Bas. 3y compris l' or, affine et non affine. 
-: neant 
Voir la note du tableau 12 
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TABLEAU 19 

Consommation declaree des mineraux au Canada et comparee a la production, 1964 

% de la consommation 
Unite de par rapport a la 

Mineraux me sure Consommation Production• production 

Metalligues 
Aluminium t. c. 172,443 842,640 20.5 
Antimoine liv. 558,091 1,591,523 35. 1 
Argent once 18,775,307 29, 902, 611 62.8 
Bismuth llv. 53.676 399,958 13.4 
Cadmium llv. 178,128 2,772,984 6.4 
Chrome (chromite) t. c. 57,734 
Cobalt llv. 365,851 3,184,983 11.5 
Cuivre t. c. 185,044 486,900 38.0 
:Etain t. f. 4, 822 157 3,071. 3 
Magnesium t. c. 3,762 9,353 40.2 
Manganese, Minerai de t. c. 138,818 
Mercure liv. 208,304 5,548 3,754.6 
Molybdene (teneur en Mo) llv 1,261,454 1, 224, 712 103.0 
Nickel t. c. 6,899 228, 496 3.0 
Plomb t. c. 82, 736 203, 717 40.6 
Selenium liv. 13,968 465, 746 3.0 
Tellure llv. 1,473 77,782 1. 9 
Tungstene (teneur en W) liv. 740,410 
Zinc t. s. 91,052 684,513 13.3 

NoQ metalligues 
Barytine t. c. 13,537 169, 149 8.0 
Feldspath t. c. 7,493 9,149 81. 9 
Mica liv. 3,432,000 1,198,162 286.4 
Potasse t. c. 121,548 858,351 14. 2 
Roche phosphatee t. c. 1,448,571 
Soufre elementaire t. c. 544,392 1,788,165 30.4 
Spath fluor t. c. 155,828 
Sulfate de sodium t. c. 244,592 333,263 73.4 
Syenite nephelinique t. c. 45,376 290,300 15.6 

Combustibles 
Gaz nature! Mpc. 504,503,388 1,407,097,508 35.9 
Houille t. c. 24,977,432 11,319,323 220.7 
Petro le bar. 343,403,034 274,626,385 125.0 

*Quand il s'agit des metaux, «production» signifie, dans la plupart des cas, production sous 
toutes les formes; ce qui comprend le metal contenu recuperable dans les minerais, les con
centres, la matte, etc., exportes, et le metal contenu dans les produits primaires recuperes 
aux foncleries et aux affineries du pays. Pour les mineraux non metalliques, «production» 
signifie les expeditions des producteurs, et pour les combustibles, la production est equiva
lente a la production reelle moins les dechets. 
-: neant .. : non disponible ou n'est pas applicable 
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TABLEAU 20 

Consommation declaree des mineraux au Canada et comparee a la production, 1965 

% ·de la consommation 
Unite de par rapport a la 

Mineraux mesure Consommation Production* production 

Metalliques 
Aluminium t. c. 213,094 840,348 25.4 
Antimoine liv. 659,637 1,232,665 53.5 
Argent once 30,170,097 32,964,299 91. 5 
Bismuth liv. 48,279 475, 076 10.2 
Cadmium liv. 171, 558 2,009,447 8.5 
Chrome (chromite) t. c. 69,105 
Cobalt liv. 366,036 3,798,740 9.6 
Cuivre t. c. 190, 736 517,247 36.9 
:Etain t. f. 4,892 183 2,673.2 
Magnesium t. c. 4,473 11, 133 40.2 
Manganese, Mlnerai de t. c. 119, 289 
Mercure liv. 415,996 1,520 2,736.8 
Molybdene (teneur en Mo) llv. 1,702,589 10,165,370 16.7 
Nickel t. c. 8, 924 261, 155 3.4 
Plomb t. c. 90,168 286, 811 31. 4 
Selenium liv. 15,888 504, 109 3.2 
Tellure liv. 1,870 86,264 2.2 
Tungstene (teneur en W) llv. 877,614 
Zinc t. c. 97,345 831,902 11. 7 

Non metalliques 
Barytine t. c. 12,186 203,025 6.0 
Feldspath t.c. 10,419 10,830 96.2 
Mica liv. 3,186,000 886,550 359.4 
Potasse (equivalent de K20) t. c. 192,796 1,430,000 13.5 
Roche phosphatee t. c. 1,607,884 
Soufre e!ementalre t. c. 585,441 1,907,723 30.7 
Spath fluor t. c. 167,539 
Sulfate de sodium t. c. 275,620 346,000 79.6 
Syenlte nepMlinique t. c. 51, 389 328,813 15.6 

Combustibles 
Gaz nature! Mpc. 567,944,000 1,442,448,070 39.4 
Hou Ille t. c. 26,774,718 11, 588, 616 231. 0 
Petrole brut bar. 352,839,269 296,418,914 119. 0 

*Quand il s'agit des metaux, « production» signifie, dans la plupart des cas, production sous 
toutes les formes; ce qui comprend le metal contenu recuperable dans les mlnerais, les con
centres, la matte, etc., exportes, et le metal contenu dans les prodults primalres recuperes 
aux fonderles et aux afflneries du pays. Pour les mineraux non metalliques, «production» 
signifie les expeditions des producteurs, et pour les combustibles, la production est equlva
lente a la production reelle molns les dechets. 
-: neant .• : non disponible ou n'est pas applicable 

95188-46 



Mineraux 

Amiante 
Chaux 
Ciment 
Mineral de fer 
Gypse (brut) 
Quartz (silice) 
Sel 
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TABLEAU 21 

Consommation apparente des mineraux au Canada 
comparee a la production, 1964 

Consommation 
UniM de Consommation exprimee en % 
mesure apparente* Production** de la production 

t. c. 86,375 1,419,851 6.1 
" 1,455,175 1,540,727 94.4 

" 7,582,395 7,847,384 96.6 
t. f. 8,979,217 34, 219,484 26.2 
t. c. 1, 384, 372 6,360,685 21. 8 

" 2,782,816 2,117,273 131. 4 

" 3,230,000e 3,988,598 81. 0 

*Production plus les importations moins les exportations. Les donnees statis
tiques concernant la consommation de ces produits telles que declarees par les 
consommateurs ne sont pas disponibles. **Expeditions des producteurs. 
e: estimatif 

Mineraux 

Amiante 
Chaux 
Ciment 
Mineral de fer 
Gypse 
Quartz (silice) 
Sel 

TABLEAU 22 

Consommation apparente des mineraux au Canada 
comparee a la production, 1965 

Consommation 
Unite de Consommation exprimee en % 
mesure apparente* Production** de la production 

t. c. 60,806 1,380,210 4.4 
" 1,302,983 1,516,983 85.9 

" 8,129,703 8,426, 971 96.5 
t. f. 9,489, 300 35,525,522 26.7 
t. c. 1,539,755 6,210,960 24.8 

" 3,109,906 2,831,555 109.8 

" 3, 324, OOOe 4,331,100 76.7 

*Production plus les importations moins les exportations. Les donnees statis
tiques concernant la consommation de ces produits telles que declarees par les 
consommateurs ne sont pas disponibles. **Expeditions des producteurs. 
e: estimatif 



TABLEAU 23 

Consommation au Canada des principaux metaux communs affinesl 
par rapport a la production2, 1956-1965 

(tonnes courtes) 

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Cuivre 
Consommation au pays3 145,286 118, 225 122, 893 129,973 117' 636 141,807 151,525 169,751 202,225 225,185 
Production 328, 458 323,540 329,239 365,366 417,029 406,359 382,868 378, 911 408,509 433,552 
% de consommation 

de la production 44.2 36.5 37.3 35.6 28.2 34.9 39.6 44.8 49.5 51. 9 

Zinc 
Consommation au pays4 61,173 52, 713 56,097 64,788 55,803 60,878 65,320 73,653 88,494 93,796 
Production 255,564 247,316 252,093 255,306 260,968 268,007 280, 158 284,021 337,728 358,779 

'° % de consommation 
"' i de la production 23.9 21. 3 22.3 25.4 21. 4 22.7 23.3 25.9 26.2 26. 1 -:i 

0 
I CA) 

"" Plomb :;:. 
Consommation au pays 75,882 71, 583 69,769 65,935 72,087 73,418 77,286 77,958 82,736 90,168 
Production 147,865 142,935 132,987 135,296 158, 510 171,833 152,217 155,000 151,372 186,484 
% de consommation 

de la production 51. 3 50. 1 52.5 48.7 45.5 42.7 50.8 50.3 54.7 48.4 

Aluminium 
Consommation au pays5 91,869 77,984 101,886 114, 344 120,831 135,575 151, 893 166,909 172,059r 205,282 
Production 620,321 556, 715 634,102 593,630 762,012 663, 173 690,297 719, 390 842,640r 840,346 t1 
% de consommation 

0 
§ 

de la production 14.8 14.0 16.l 19. 3 15.9 20.4 22.0 23.2 20.3 24.4 CD\ 
(I) 
l1l 

lcomprend le metal primaire et secondaire. 2Metal affine de toutes provenances, y compris le metal tire de materiaux secondaires dans l1l 

les affineries primaires. 3Expeditions des producteurs canadiens. 4zinc affine de premiere fusion seulement. 5 Livraisons des produc- p;-..... 
teurs aux consommateurs canadiens: aluminium a l'etat primaire jusqu'a 1958; comprend !'aluminium primaire et secondaire a partir 

..... 
l1l ..... 

de 1959. :g· 
r: revise (!) 

l1l 
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TABLEAU 24 

Moyenne annuelle des prix des principaux mineraux*, 1964 et 1965 

Augmentation 
Moyenne ou diminution 

Unite de Cents ou 
me sure 1964 1965 dollars % 

Aluminium (lingot) 99. 5% cents/liv. 23. 741 24. 507 + 0. 766 + 3. 2 
Antimoine, RMM 

f. a. b. Laredo (Texas) cents/liv. 40. 311 44. OOO + 3. 689 + 9.2 
Argent, New York cents/once troy 129. 300 129.300 
Bismuth, lots d' une tonne livre $/liv. 2. 350 3. 426 + 1. 076 +45. 8 
Cadium cents/liv. 305.000 262.956 - 42. 044 -13.8 
Calcium, qualite commerciale, 

f. a. b. Haley (Ont. ) .$/liv. . 80 . 85 + 0.5 + 6.2 
Chrome metal, 98. 5%, . 05% de C $/liv. 1. 15-1. 19 1. 15-1. 19 
Cobalt metal, lots de 500 liv. $/liv. 1. 500 1.625 + 1. 25 + 8.3 
Cuivre des Etats-Unis, 

f. b. a. affinerie cents/liv. 31. 960 35.017 + 3.057 + 9.6 
Etain, Malaisie, New York cents/liv. 157.595 178. 202 + 20. 607 +13.l 
Fer, Mineral de, 51. 5% de Fe, 

port aval lac Erie 
Bessemer: 
Mesa bi $/t. f. 10. 70 10. 70 
Old Range $/t. f. 10.95 10. 95 
Non-Bessemer: 
Mesa bi $/t. f. 10.55 10. 55 
Old Range $/t. f. 10.80 10. 80 

Magnesium (!ingots) cents/liv. 35.250 35.250 

Mercure $/flasque 
(76 liv. ) 314. 787 570. 726 +255.939 +81. 3 

Molybdene metal $/liv. 3.35 3. 35 
Molybdenite, 95% de MoS2, 

Mo contenu $/liv. 1. 51 1. 55 + 0. 04 + 2. 6 
Nickel f. a. b. Port Colborne 

(tarifs douanlers inclus) cents/liv. 79.000 78.673 - 0.327 - 0.4 
Or, en monnaie canadienne $/once troy 37. 75 37. 73 o. 02 - 0.1 
Platine $/once troy 87. 985 97.583 + 9.598 +10.9 
Plomb ordlnaire, New York cents/liv. 13. 596 16. OOO + 2.404 +17.7 
Selenium $/liv. 4.50 4.50 
Soufre, prix base sur les 

exportations du Mexique $/tonne metrlque 2Q.OOO 22. 575 + 2.575 +12.9 
Tltane metal, lots de 500 

livres 99. 3% $/liv. 1. 32 1. 32 
Tltane, minerai de (ilmenite) 

59. 5% de Ti02 $/liv. 23. oo a 26. oo 22. 50 a 25. 50 
Tungstene metal $/liv. 2. 75 2.75 
Zinc, premlere qualite de 

11 ouest, St-Louis Est cents/liv. 13.568 14. 500 + 0. 932 + 6.9 

*Les prix, exprimes en monnaie americaine, proviennent de l' E & MJ Metal and Mineral 
~arkets, a 11 exception de ceux de l' or et du calcium exprlmes en dollars canadiens. 
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TABLEAU 25 

Indices des prix de gros des mineraux et des produits 
mineraux au Canada, 1955, 1963-1965 

(1935-1939 = 100) 

1955 1963 1964 1965 

Fer et ses produits 221.4 253.6 256.4 264.4 
Fer en gueuses 259.8 289.6 290.4 289.1 
Laminage 209.1 251.6 251.7 260.2 
Tuyaux 231.6 273.2 271.0 281.8 
Fils 248.2 274.0 274.9 288.2 
Fer et acier de rebuts 301.1 243.0 269.4 300.5 
Etamage et galvanisation 220.0 238.3 238.2 248.9 

Metaux non ferreux et leurs produits 
Total (or compris) 187.6 197.5 205.9 217.7 
Total (sauf l'or) 259.3 270.0 284.9 306.1 
Antimoine 178.7 228.7 417.2 412.9 
Cuivre et produits 346.6 303.4 318.9 360.8 
Plomb et produits 300.1 231.2 280.5 323.9 
Argent 226.9 356.9 360.4 360.2 
:Etain 179.4 247.8 330.2 367.8 
Zinc et produits 294.7 278.3 307 .5 329.3 
Soudure 196. 5 226.9 299.4 335.7 

Mineraux non metalliques et~ 
leurs produits 175.2 189.5 190.9 191.6 

Argile et produits d'argile 232.1 244.0 242.5 243.4 
Poterie 153.7 227 .2 225.5 240.4 
Houille 172.1 200.2 201.6 200.9 
Bitume 213.7 219.6 211.6 229.4 
Coke 225.8 260.6 263.9 265.5 
Verre a vitres 251.2 305.8 310.6 320.0 
Verre poli 193.4 237.7 283.6 284.3 
Produits du petrole 165.8 160.6 159.8 159.8 
Petrole brut 194.l 192.0 192.0 
Gazoline 135.7 126.8 126.5 126.4 
Petrole lampant 134.4 134.4 134.1 134.1 
Asphalte 184.1 192.3 192.3 198.6 
Bardeaux asphaltes 142.9 111.5 106.1 92.1 
Soufre 201.3 225.6 226.2 226.2 
Platre 127 .9 142.6 144.0 147.7 
Chaux 205.2 215.7 223.2 227.1 
Ciment 153.9 169.4 169.9 172.8 
Sable et gravier 144.0 143.6 143.0 143.6 
Pierre concassee 160.4 171.6 159.0 158.3 
Pierre de taille 197.6 184.3 199.6 211.2 
A miante et produits 267.1 304.4 304.4 319.7 

Indice general des prix de gros 
(tous les produits) 218.9 244.6 245.4 250.3 

... non disponible 



TABLEAU 26 

Indice general des prix de gros et indices des prix de gros des industries minerales et non minerales 1941-1965 
(1935-1939 = 100) 

Industries des produits mineraux Industrie des produits non mineraux 

Produits Produits 
Produits metalliques mineraux non Produits Produits Produits Produits Produits Indice general 

de fer nonferreux metalliques vegetaux animaux textiles de bois chimiques des prix de gros 

1941 112. 8 107.2 111.1 106.1 123. 8 128.4 127. 0 118. 6 116.4 
1942 116. 0 107.2 114.5 114. 9 137.1 131. 2 132.3 127.9 123.0 
1943 116.8 107.8 115.6 123.5 146.9 130.8 142.2 125.3 127.9 
1944 117. 8 107.8 114. 3 129.l 146.6 130. 7 151. 6 124. 9 130.6 
1945 117. 9 107.6 113.5 131. 6 150.0 130.8 154. 9 124. 0 132.l 
1946 127.4 108. 0 114. 5 134. 2 160.2 137. 9 172.1 120.3 138. 9 
1947 140. 7 130.2 129.1 157.3 183.0 179.5 208.8 136. 7 163.3 
1948 161. 4 146.9 150. 8 185.7 236.7 216.3 238.3 152.2 193.4 

__, 
0 

1949 175.5 145.2 158.3 190.5 237.5 222.5 241. 6 155.2 198.3 
O'l 

1950 183. 6 159.5 164. 8 202.0 251.3 246.7 258.3 157.8 211. 2 
1951 208.7 180.6 169. 8 218.6 297.7 295.9 295.9 187.3 240. 2 
1952 219. 0 172.9 173. 9 210.3 248.2 251. 5 291. 0 180.1 226. 0 
1953 221. 4 168.6 176.9 199.0 241.7 239.0 288.6 175.7 220. 7 
1954 213.4 167.5 177.0 196. 8 236.0 231. l 286.8 176.4 217. 0 
1955 221. 4 187.6 175.2 195.1 226.0 226. 2 295.7 177.0 218.9 
1956 239. 8 199.2 180.8 197.3 227.7 230.2 303.7 180.1 225.6 
1957 252.7 176.0 189. 3 197.0 238.4 236.0 299.4 182.3 227.4 
1958 252.6 167.3 188.5 198.l 250.7 229.0 298.5 183. 0 227.8 
1959 255.7 174. 6 186.5 199.5 254. 3 228.0 304. 0 187.0 230.6 
1960 256.2 177.8 185.6 203. 0 247. 6 229. 8 303. 8 188. 2 230.9 
1961 258.1 181. 6 185. 2 203.l 254. 7 234. 5 305.1 188.7 233.3 
1962 256. 2 192.1 189. 1 211.6 262.5 241. 2 315. 8 190. 5 240. 0 
1963 253.6 197.5 189.5 227.8 255.6 248. 0 323.4 189.3 244. 6 
1964 256.4 205. 9 190. 9 223. 3 250. 8 248. 4 330. 9 191.2 245.4 
1965 264.4 217.7 191. 6 218.5 270.7 246.8 333.3 200. 0 250.3 
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TABLEAU 27 

Indices* des prix de vente industriels 
(industries utilisant des mineraux) 

(1956=100) 

1962 1963 1964 1965 

Industries des Eroduits 
de fer et d' acier 
Instruments aratoires ............. 115. 2 117.1 116.8 117.4 
Quincaillerie, outils et coutellerie .. 114.4 115.4 116.1 120.2 
Appareils de chauffage et de cuisson 94. 8 94.4 94. 3 93.5 
Appareils mecaniques de maison, 

de bureau, de magasin ........... 98.0 99. 2 99.5 99.9 
Moulage de fer ..............•.... 107.0 107.8 107.7 110.6 
Fonte en gueuses .•................ 106.0 104. 2 104.3 104.1 
Lingots et moulages d' acier ........ 120.0 119. 8 120.3 122.2 
Produits de fer et d' acier !amine ... 106.6 106.4 106.1 108.8 
Fils metalliques et produits derives 105.6 105.3 106.6 109.6 

Industries des Eroduits de 
metaux non ferreux 
Produits d' aluminium ............. 103.5 104. 7 107.8 110.6 
Produits de laiton et de cuivre · .... 85.4 86.0 90.3 100.8 
Joaillerie et argenterie ............ 115.5 126.1 131. 8 133.2 
Fonte et affinage de metaux 

non ferreux .........•........... 99.1 101. 2 109.7 112.9 
Alliages de metal blanc ........... 87.7 89.5 104.4 118.7 

Industries des Eroduits mineraux 
non metalligues 
Abrasifs artificiels ................ 114.4 116.1 115. 8 115.9 
Ciment hydraulique .......•........ 108.4 110.8 112. 3 115.4 
Produits d' argile fabriques 

d' argile importee .....•..•....... 106.8 106.8 107.7 112.1 
Verre et produits de verre ......... 109.0 109.2 110.1 109.3 
Chaux ....••..•.•........•....... 110.6 110. 7 111.8 114. 6 
Produits de gypse ................. 106.1 i06.l 107.2 107.9 
Produits de Mton .......•......... 96.8 98. 2 102.4 105.5 
Produits d' argile fabriques 

d' argile du pays ................. 108.6 109.3 109.6 111. 0 
Produits de coke et de gaz ......... 111. 7 111.2 111. 8 112.3 
Raffinage et produits du petrole ..•. 98. 5 94. 7 95.l 93.2 
Huiles et graisses lubrifiantes ..... 114. 8 116.5 117.9 118.2 
Engrais .......................... 101. 2 103.5 105.8 107.5 

*Les indices des prix de vente industriels sont les indices des prix de gros, 
classifies selon les normes industrielles ordinaires. 



Metaux 

Or alluvionnien 
Quartz auri!ere 
Cuivre-or-argent 
Argent-cobalt 
Argent-plomb-zinc 
Nickel-cuivre 
Fer 
Autres 
Total 

Mineraux industr!els 
Am!ante 
Fe Ids path, quartz et 

syen!te nepMl!nique 
Gypse 
Se! 
Sable et gravier 
Pierre 
Produ!ts d' argile 
Ciment 
Chaux 
Autres 
Total 

Combustibles 
Houille 
Petrole et gaz nature!** 
Total 

Total, industrie miniere 

Fonte et affinage des metaux 
non ferreux 

TABLEAU 28 

Principales donnees statistiques de I' industrie minlere au Canada selon Jes secteurs, 1962 

Etabl!ssements 

39 
133 
191 

21 
59 
37 
55 
29 

564 

18 

Co1lt des 
Sala!res combustibles Co1lt du 

et et de materiel de Valeur de la production 
Employes remuneration l' electr!c!te traitement* Brute Nette 

($000) ($000) ($000) ($000) ($000) 

231 1, 341 102 14 2, 161 1, 990 
15, 220 64, 579 6, 982 18, 495 129, 496 102, 318 
11,046 53,489 6,873 16,233 218,036 142,917 

611 2, 517 305 293 6, 108 5, 011 
4,532 23,546 2,791 7,947 111,258 59,099 

13, 342 74, 050 4, 479 16, 753 115, 549 90, 942 
9, 215 60, 354 10, 837 23, 707 257' 966 l %, 452 
5,_120 ~o. 355 4 989 22.130 164,_1_35 135, 817 
59~17 ~o. 2R__ 37 358 ___ 105, 572 1, 004, 709 723, 546 

6,997 36, 073 7, 184 16, 700 135,066 111, 181 

380 1,560 544 5,529 1. 560 262 544 5. 529 4, 574 
608 2,408 1,884 8,152 2.408 354 1.884 8.152 5,914 
907 4,271 2.988 22,382 4,271 1,183 2,988 22.382 18.210 

2,722 10, 576 45,795 10.143 3,436 576 45.795 41.783 
207 3,197 12,199 3,293 5,033 47,812 39,487 

93 3,693 14,794 5,406 5,645 37,054 26,772 
20 3, 320 18, 225 17' 719 16, 221 116, 706 83, 622 
22 896 3, 777 2, 505 2, 153 14, 503 9, 792 
95 2, 629 - 9, Q1L 2 285 3, 930 25, 727 19, 223 

1, 007 25, 349 112, 529 43, 627 55, 674 458, 726 360, 558 

101 
549 
650 

2, 221 

23 

9, 470 34, 385 3, 818 10, 045 68, 260 54, 397 
4~~ 28 839 9 712 9, 028 748, 159 729, 419 
14,__~ 63,224 13,530 19,(t73 -- 816,419 783,816 

98, 959 485 984 94 515 180,!!19 -- __ 2,279,~54 1,867,920 

29,303 159,439 45, 703 915, 967 1, 549, 049 582,653 

Note: Le present tableau est une revision du numero 25, Annuaire des mineraux du Canada, 1964. 
*Y. compris le co1lt des m!nerais, des concentres et des recipients. 

-'I 
0 
00 



Metaux 
Or alluvionnien 
Quartz aurifere 
Culvre-or-argent 
Argent-cobalt 
Argent-plomb-z!nc 
Nlckel-culvre 
Fer 
Autres 
Total 

M!neraux lndustrlels 
Amlante 
Feldspath, quartz et 

syenlte nepMllnlque 
Gypse 
Se! 
Sable et gravier 
Pierre 
Prodults d' argl!e 
C!ment 
Chaux 
Autres 
Total 

Combustibles 
Houme 
Petrole et gaz nature!** 
Total 

Total, !ndustrle mlnlere 

Fonte et afflnage des metaux 
non ferreux 

TABLEAU 29 

Prlncipales donnees statlstlques de!' lndustrle mlnlere au Canada selon les secteurs, 1963 

Etablissements 

30 
122 
176 

21 
61 
26 
48 
35 

519 

17 

Co(lt des 
Sala ires combustibles Co(lt du 

et et de materiel de Valeur de la production 
Employes remuneration !' electriclte traitement* Brute Nette 

($000) ($000) ($000) ($000) ($000) 

210 1,222 71 121 2,202 1,950 
15, 120 63, 095 6, 734 19, 147 126, 903 99,259 
11, 536 58, 514 7,010 19, 882 229, 873 150, 193 

705 3,004 346 413 6, 957 5, 592 
4, 636 24, 886 3, 721 8, 689 125, 778 70, 253 

12,110 68,080 4,220 17,414 112,121 85,524 
9, 993 65, 647 14, 150 32, 621 305, 372 215, 044 
4,468 27,925 4,_'71Hi 19,J52 - 144,413 118,642 

58 11a 312, 373 _41, 001 _us. 039_ 1,053, 619 746, 457 

6,823 35,508 7,638 16,275 141,998 118, 086 

381 1, 564 343 686 6, 332 5, 302 
680 2, 876 449 2, 268 9, 846 7, 130 
955 4, 567 1, 199 3, 256 22, 441 17, 985 

2,266 9,250 3,170 487 42,537 38,881 
3,452 14,046 3,768 5,430 48,767 39,045 
3,519 14,319 5,406 4,966 37,587 27,572 
3,566 20,559 17,920 16,292 122,179 87,881 

886 4, 058 2, 427 2, 211 14, 914 10, 365 

20 
9 

11 
331 
207 

89 
20 
21 
92 ___ _,,2'"'9"'3"'4__ 11 252 3 047 4 802 46 950 38, 631 

817 25,462 117,999__ 45 367 56 673 493,551 390,878 

97 8,903 35,624 3,731 13,011 71,295 54,563 
634 5, 840 36, 397 10, 533 10, 775 811, 101 789, 783 
731 14, 743 72,021__ ___!i. 264 - _j3, 7'!16 882, 396 844, 336 

2, 067 98,983 502, 393 100, 638 198, 498 2.429, 566 l. 981, 671 

23 28,644 160, 118 46,038 918,660 1, 520, 160 566, 817 

•y comprls le cont des minerals, des concentres et des recipients. ••y compris le traitement du gaz nature!. 

'""' 0 
(0 

t:::i 
0 
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TABLEAU 30 

Principales donnees statistiquesl de l'industrie miniere2, 1958-1963 

Cout du 
materiel de 

Cout des traitement, des Valeur de la production 
ttablis- Salaires et combustibles et minerals, concentres 
sements Employes remuneration de 1' electricite et contenants Brute Nette3 

($000) ($000) ($000) ($000) ($000) 

1958 2,502 106,434 460, 446 86,872 164,552 1, 742, 742 1,364,924 
1959 2,584 106,960 479,468 87,913r 175,544 1,961,335 1,547,793 
1960 2,473 103,556 480,011 89,219 180,760 1,972,796 1,560,682 
1961 2,483 99,644 469,983 87,792 162,717 2,057,452 1, 671, 549 
1962 2,221 98,959 485, 984 94, 515 180,319 2,279,854 1,867,920 
1963 2,067 98,983 502,393 100,638 198,498 2,429,566 1,981,671 

lLe Bureau federal de la statistique a fait, a partir de 1960, certains changements dans la classification industrielle. 
La definition des etablissements a ete modifiee pour inclure seulement ceux consideres comme unites comptables 
distinctes capables de faire rapport sur l' emploi, les salaires, etc., sur une base unitaire. Cela reduit de beaucoup le 
nombre des etablissements comparativement aux annees precedentes. Quelques societes comprises anterieurement 
dans 11 industrie miniere Ont aussi ete transferees a d 1 autres industries (fabrication, construction, etC, ) Si leurs prin
Cipales activites commerciales ne se rattachent pas aux mines. 2Ne comprend pas les industries de l' affinage et de la 
fonte des metaux. 3La valeur nette correspond a la valeur brute moins le cout du materiel de traitement, des minerals, 
des concentres, des contenants, des combustibles, de l' electricite et des frais de traitement et de transport. 
r: revise 
Note: ce tableau est une revision du tableau 26, «Annuaire des mineraux du Canada, 1964>> , page 717 

-.:i ...... 
0 



TABLEAU 31 

Principales donnees statistiques des indllstries de l' affinage et de la fonte des metaux non ferreux, 1958-1963 

Cout du 
ma~riel de 

Cout des traitement, des V aleur de la production 
Etablis- Salaires et combustibles et minerais, concentres 
sements Employes remuneration de l' electricite et contenants Brute Nette3 

($000) ($000) ($000) ($000) ($000) 

1958 24 27,361 133,066 43, 868 666,721 1,132,702 422,113 
1959 23 28,172 139,320 47, 341 788,218 1,283,938 448, 380 
1960 22 30,024 155,415 50,787 896,613 1,506,008 558,608 
1961 24 29,527 157,475 49,000 891,951 1,471, 048 530,097 
1962 23 29,303 159,439 45,703 915,967 1, 549, 049 582,653 
1963 23 28,644 160,118 46,038 918,660 1,520,160 566,817 

Note: se referer au tableau 30 pour la modification du classement de la statistique et de la definition de la valeur nette 
de la production. 
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Houille et coke 

Gazoline et kerosene 

Fuel-oil 

Gaz de pHrole liquefie 

Gaz naturel 

Autres combustibles 

Total, combustibles 

Electricite achetee 

Valeur totale des com
bustibles et de 
11 electricite achetee 

Electricite produite par 
l'industrie pour son 
propre usage 

TABLEAU 32 

Consommation de combustibles et d' electricite par l' industrie miniere, 1962 

Fonte et Production Production de 
Unite Extraction affinage de combustibles Total 

de des des metaux mineraux mineraux industrie 
me sure metaux non ferreux Total industriels bruts miniere 

t. c. 123,523 1,000,279 1,123,802 890,889 42,380 2,067,071 
$ 1,860,386 14,947,050 16,807,436 9,376,479 287,891 26,471,806 

gal. 3,622,335 928,942 4,551,277 11,047,346 7,378,766 22,977,388 
$ 1,297,228 261,215 1,558,443 3,453,491 2,774,210 7,786,144 

gal. 62,538,468 58,911,405 121,449,873 99,260,416 2,940,746 223,651,035 
$ 9,630,821 4, 982, 690 14,613,411 10,651,347 608,006 25,872,'764 

gal. 840,813 475,892 1,316,705 627,718 771,988 2,ne,411 
$ 195,140 105,665 300,805 173,384 137,280 611,469 

Mpc 680,740 13,117,311 13,798,051 22,062,852 20,767,465 56,628,368 
$ 343,160 4,443,010 4,786,170 6,803,333 2,041, 707 13,631,210 
$ 409,377 79,789 489,166 227, 711 121,761 838,638 

13, 736, 112 24, 819, 319 38, 555, 431 30, 685, 745 5, 970, 855 75, 212, 031 
millions 
de kWh 3,373 5,046 8,419 1,595 409 10,423 

$__ 23, 621, 50~_ 20, 883, 574 44, 505, 076 12, 940, 965 7, 559, 338 66,006, 379 

1- - ~'L 357, 614 __ 45, 70~89Jl jl3, 0§0, 507_ 43, 626, 710 13, 530, 193 140, 217' 410. 

millions 
de kWh 567 12,688 13,265 35 36 13,326 
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Houille et coke 

Gazoline et kerosene 

Fuel-oil 

Gaz de petrole liquefle 

Gaz naturel 

Autres combustibles 

Total, combustibles 

Electricite achetee 

Valeur totale des com
bustibles et de 
l' electricite achetee 

Electricite produite par 
l' lndustrie pour son 
propre usage 

TABLEAU 33 

Consommation de combustibles et d' electr!cite par l' industrie miniere, 1963 

Fonte et Production Production de 

Unite Extraction afflnage de combustibles Total 

de des des metaux mlneraux m!neraux industrie 

me sure metaux non ferreux Total industriels bruts miniere 

t. c. 113, 395 895,469 1,008,864 850,881 4, 117 1,863,862 
$ 1,788,706 13,495,225 15,283,931 8,907,179 33,964 24,225,074 

gal. 4,004,419 1,026,669 5,031,088 9, 865, 703 7,547,855 22,444,646 
$ 1,454,530 300,569 1,755,099 3,321,066 2,350,271 7,426,436 

gal. 12,935,299 60,402,546 73,337,845 103,534,915 4,414,843 181,287,603 
$ 11,580,263 5,159,394 16,739,657 11, 290, 960 870,813 28,901,430 

gal. 285,845 674,247 960,092 246,149 1,068,170 2,274,411 
$ 108,968 142,642 251,610 66,936 195,319 513,865 

Mpc 651,323 14,736,545 15,387,868 23,839,128 23,088,699 62,315,695 
$ 372,439 5,078,557 5,450,996 7,648,182 2,560,006 15,659,184 
$ 246,207 _87,900 334,107 199,577 376,763 910,447 

15,551,113 24,264,287 39,815,400 31,433,900 6,387,136 77,636,436 
millions 
de kWh 3, 711 5, 215 8, !)26 .•. 1, 766 602 11, 294 

$_ _ is. 456,_16Q ~1, 7_74._100 ___ 47', 2:w, ~60 _ _13,932, 584 _ 7, 877, 001 69, 039, 851 

$ 41, 007 L27l! 46, 038,_387 87 > 045, 660 45, 366, 484 14, 264, 143 146, 676, 287 

millions 
de kWh 432 13,735 14,167 36 47 14,250 
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TABLEAU 34 

Co1lt des combustibles et de l'electricite consommes par l'industrie miniere canadienne*, 1955-1963 

Combustibles** 
$millions ....••••••..••. 

Electricite achetee 
Millions de kWh ..•...... 
$millions ..••.•...•..... 

Coat total des combustibles 
et de l'electricite 
$millions ..••...••..•.. 

,,. 
Electricite produite pour 

propre usage 
Millions de kWh ..•..•... 

,,. 
Electricite produite pour 

la vente 
Millions de kWh ..•...... 

1955 

39.9 

3,540 
26.5 

66.4 

487 

47 

1956 

47.0 

4,213 
32.2 

79.2 

558 

12 

1957 

53.1 

4,586 
35.8 

88.9 

590 

14 

1958 

53. l 

4,993r 
38.l 

91.2 

527 

16 

1959 

53. l 

5,164 
39.5 

92. 6 

551 

17 

1960 

48.8 

5,195 
42.8 

91. 6 

575 

33 

1961 

46.3 

5,084 
41. 5 

87.8 

581 

29 

1962 

50.4 

5,377 
44.1 

94. 5 

638 

31 

1963 

53. 3 

6,079 
47.3 

100.6 

515 

33 

*Sauf les industries de la fonte et de I' affinage des metaux non ferreux. **Houille, coke, fuel-oil, essence, gaz et bois. 
Note: Le coii.t total des combustibles et de l' electricite, pour les annees de 1958 a 1960 inclusivement, mentionne au 
tableau ci-dessus, ne correspond pas aux totaux pour ces annees qui ont ete revus et corriges plus tard, commel'indiqu0 
le tableau 30. Les coii.ts globaux des combustibles et de I' electricite ont ete revises pour ces annees, mais les codts 
respectifs des combustibles et de l' electricite ne l' ont pas ete. Il est done impossible d' indiquer les c01its individuels 
des Combustibles et de l' electricite pour les annees de 1958 a 1960 inclusivement de fa<;on revisee et Conforme aux 
totaux mentionnes au tableau 30. 
r: revise 
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TABLEAU 35 

Co1lt des combustibles et de ltelectricite consommes par les ateliers de fonte et 
dtaffinage des metaux non ferreux, 1955-1963 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Combustibles* 
$millions ............... 24.3 29.9 27.3 23.4 26.3 26.9 27.2 24.8 24.2 

Electricite achetee 
Millions de kWh ......... 13, 804 13,981 13,668 15,081 14, 575 18,225 5,389 5,046 5,215 
$millions ....••......... 32.6 35.0 32.2 40.1 36.0 36.3 21. 8 20.9 21. 8 

Co1lt total des comb~ibles 
et de l'electricite 
$millions ...•.•........ 56.9 64.9 59.5 63. 5 62.3 63.2 49.0 45.7 46.0 

-::i ...... 
C1I 

" Electricite produite pour 
propre usage** 
Millions de kWh ......•.. 1, 132 1,121 1,037 1,038 1,060 1,146 12,851 12,688 13,735 

Electricite produite pour 
la vente 
Millions de kWh ...•..... 9 12 - 33 31 33 36 3 3 t::::i 

0 ::s 
*Houille, coke, fuel-oil, essence, gaz, bois, etc. **A partir de 1961, les changements de la classification des donnees ::s 

CD> 

statistiques expliquent la diminution d'electricite achetee et !'augmentation correspondante de l'electricite produite pour 
(I) 
Ul 

usage a 11 atelier. Ul 

Iii 
Note: Voir la note en bas du tableau 34 pour l' explication des differences entre le coiit total des combustibles et de .... 

Di" 
l' electricite de 1958 a 1960 inclusivement comme on l' indique ci-dessus et au tableau 31. .... 

.E" 
~ 
(I) 
Ul 



TABLEAU 36 

Emploi, salaires et remWleration dans l'industrie miniere canadienne, selon les secteurs 

1944 1949 1954 1959 1962 1963 

$ $ $ $ $ $ 
Employes millions Employes millions Employes millions Employes millions Employes millions Employes million 

Extraction miniere 34,559 71. 9 46,181 132.3 51,599 195.2 63, 871 306.9 59,317 310.2 58,778 312.4 

Fonte et affinage des metaux 
non ferreux 23,927 44.5 19,150 55.l 26,048 102.6 28,172 139.3 29,303 159. 4 28,644 160. 1 -:] 

Mineraux industriels 16,439 24.7 22,581 50.0 26,991 89.2 26, 378 107.4 25,349 112.5 
...... 

25,462 118. 0 O> 

Combustibles* 29,953 63.7 28,595 72. 2 24,807 78.3 16, 711 65.2 14, 293 63.2 14,743 72.0 

Total 104,878 204.8 116, 507 309.6 129,445 465.3 135,132 618.8 128,262 645.3 127,627 662.5 

Moyenne annuelle des 
salaires et de la remWle-
ration($) 1, 953 2,658 3,595 4,579 5,031 5,488 

*Houille, petrole brut et gaz nature! (y compris le traitement du gaz nature! en 1960). 



TABLEAU 37 

Nombre de salaries travaillant dans les ateliers, en surface et sous terre dans 
l'industrie miniere canadienne*, selon les secteurs, 1955-1963 

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Metaux** 
En surface 15,540 16,706 18,532 16,602 16,697 16,039 15,815 15,197 14,615 
Sous terre 26,522 27,679 29,382 29, 712 31,384 30,774 28,975 27,959 26,334 
Dans les ateliers 4,664 5,624 6, 168 6,541 6,573 6,162 6,047 6,504 7,802 

Total 46,726 50,009 54,082 52,855 54,654 52,975 50,837 49,660 48,751 

Mineraux industriels 
En surface 12,204 12,804 14,347 14,029 13,988 10,321 9,485 9,656 9,464 
Sous terre 1,632 1,798 1,749 1,458 1,327 1,164 995 951 879 
Dans les ateliers 11, 445 12,163 11,573 11, 216 11, 639 10,741 10, 511 10,770 10,561 ~ ...... 

~ 

Total 25,281 26, 765 27,669 26,7UJ 2ti,954 22,226 20,991 21,377 20,904 

Combustibles 
En surface 8,886 9,622 8,683 7,887 7,537 6, 715 5,786 5,585 5,537 
Sous terre 11, 439 11, 065 10,043 9,247 8,022 8,257 7,439 6,678 6,276 
Dans les ateliers 

Total 20,325 20,687 18,726 17,134 15,559 14,972 13,225 12,263 11~ 

Total t:i 
0 -- = En surface 36,630 39,132 41,562 38,518 38,222 33,075 31,086 30,438 29,616 = ai-

Sous terre 39,593 40,542 41,174 40,417 40,733 40,195 37,409 35,588 33,489 ('D 
Dl 

Dans les ateliers 16,109 17,787 17,741 17,757 18, 212 16,903 16,558 17,274 18,363 Dl 
p;-

Total 92,332 97,461 100,477 96,692 97,167 90,173 85,053 83,300 81,468 .... 
Di" .... 

*Ne comprend pas la fonte et l'affinage des metaux non ferreux. **Y compris I' exploitation des placers. ~-
-· neant ('D 

Dl 



718 

TABLEAU 38 

Coii.t de la main-d'oeuvre en rapport avec la quantiM de mineral extrait dans 
les mines de metaux, 1944, 1954, 1962 et 1963 

Tonnage 
annuel Frais de 

Salaire moyen main-
Nombre Total des annuel Tonnage par d'oeuvre 

Genre des mines d' ouvriers salaires moyen extrait ouvrier par tonne 

(milliers 
($ millions) ($) de t. c.) (t. c.) ($) 

1963 
Quartz auriiere 13,025 51. 6 3,959 12,619 969 4.09 
Cuivre-or-argent 9,512 46.1 4,851 19,764 2,078 2. 33 
Nickel-cuivre 10, 546 56.4 5,346 17,629 1,672 3.20 
Argent-cobalt 585 2.4 4, 034 307 525 7.69 
Argent-plomb-zinc 3,808 19.5 5, 116 5,796 1,522 3.36 
Mineral de fer 7,312 46.7 6, 384 60, 071 8,215 0.78 
Metaux divers 3, 648 22.3 6, 134 7,693 2,109 2.91 

Total 48,436 245. 0 5,058 123,879 2,558 1. 98 

1962 
Quartz auriiere 13,370 54. 2 4,051 13,660 1,022 3.96 
Cuivre-or-argent 9,290 43.7 4, 703 17,745 1,910 2.46 
Nickel-cuivre 11,906 63,5 5,332 17, 971 1,509 3.53 
Argent-cobalt 520 2.1 4,075 235 451 9.03 
Argent-plomb-zinc 3,786 18. 9 4,992 6,234 1,647 3. 03 
Mineral de fer 6,287 42.2 6,718 49,876 7,933 o. 85 
Metaux divers 4,292 25.1 5,851 8,543 1,990 2.94 

Total 49,451 249. 7 5,050 114,264 2,311 2.19 

1954 
Quartz auriiere 16,579 54.8 3,307 16,178 976 3.39 
Cuivre-or-argent 6,684 24. 2 3,618 8,502 1,272 2. 84 
Nickel-cuivre 10,280 42.5 4, 134 16,749 1,629 2.54 
Argent-cobalt 680 2.2 3,310 289 425 7.79 
Argent-plomb-zinc 5,405 20.4 3,770 7,272 1,345 2.80 
Mineral de fer 
Metaux divers 5,'712 21.5 3,767 10,025 1,755 2.15 

Total 45, 340 165.6 3,653 59,015 1,302 2.81 

1944 
Quartz auriiere 15,260 31. 2 2,041 10,790 707 2.89 
Cuivre-or-argent 4,553 8. 9 1,965 7,396 1,624 1. 21 
Nickel-cuivre 7,133 13.2 1,857 12,954 1,816 1. 02 
Argent-cobalt 141 0.2 1,536 27 193 7.97 
Argent-plomb-zinc 2,395 4.9 2, 042 2,912 1,216 1. 68 
Mineral de fer 
Metaux divers 1, 148 2. 3 2,024 1,251 1,090 1. 86 

Total 30,630 60.7 1, 984 35,330 1,153 1. 72 



TABLEAU 39 

Nombre d' heures-homme et quantite de minerai extrait dans les mines de metaux 
et de mineraux industriels au Canada, 1955-1963 

fil5 1956 1957 1958 1959 1960 1961 

Mines de metauxl 

Quantite de minerai extrait 
99.lr (m1111ons de t. c.) 69.2 77.4 84.3 78.8 101.6 99.4 

Heures-homme3 
(millions) 116.6 126.4 135.7 133.6 133.3 130.5 124.9 

Heures-homme par tonne extraite 
(nombre) 1.68 1.63 1.61 1. 70 1.35 1.28 1.26 

Mineraux industriels2 
Quantite de minerai extrait 

(millions de t. c.) 55.0 62.9 70.0 66.5 78.5r 86.0 94.6 
Heures-homme3 

(millions) 31.8r 32.8r 32.3r 29.3 29.3 27.5r 26.9 
Heures-homme par tonne extraite 

(nombre) 0.58 0.52 0.46 0.44 0.37 0,32 0.28 

1962 1963 

114.3 123.9 

124.4 123.l 

1.09 0.99 

100.9 119.0 

27.2 27.6 

0.27 0,23 

!Non compris les exploitations placeriennes. 2Non compris le sel, le ciment, les produits d' argile, la pierre extraite 
pour la fabrication du ciment et de la chaux. 3comprend le nombre d' heures-homme de travail pour tous les employes, 
y compris en surface' sous terre, a 11 atelier et a l' administration. 
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TABLEAU 40 

Salaires horaires minimum dans les mines de metaux 
au Canada, le ler octobre 1964 et 1965 

Autres mines 
Emplois Mines d'or Mines de fer de metaux 

1964 1965 1964 1965 1964 1965 

($) ($) ($) 

Ouvriers sous terre 
Cageurs et benniers-fond ........ 1. 66 1. 75 2.33 2.42 
Desancreur ..................•. 1. 59 1. 63 2.41 2.47 
Encageur ..••.............•.... 1. 57 1. 61 2.08 2.19 
Conducteur de treuil ............ 1. 77 1. 85 2.51 2.59 
Manoeuvre ..........•.......... 1. 48 1. 61 2. 19 2.19 
Mineur ........................ 1. 63 1. 73 2.51 2.65 2.31 2.41 
Aide-mineur .........•......... 1. 50 1. 56 2.41 2.57 1. 92 2. 04 
Prepose aux moteurs ............ 1. 60 1. 67 2.25 2.34 
Conducteur de chargeuse mecanique 1. 55 1. 64 2.28 2.37 
N ettoyeur de mineral et rouleur ... 1. 56 1. 60 2.25 2. 35 
Boiseur •...................•... 1. 68 1. 78 2.38 2.42 
Garde-ligne .•..............•... 1. 58 1. 69 2.29 2.38 

Ouvriers, exploitation a ciel ouvert 
Dynamiteur ..........•....••... 2.55 2.64 
Conducteur de bulldozer ......... 2.69 2.71 
Foreur ...•......•..•.......... 2.66 2. 72 
Conducteur de camion a bascule .. 2.80 2.76 
Huileur .......•...........•.... 2.46 2.51 
Conducteur de pelle mecanique ... 3.03 3.08 

Ouvriers, en surface et a !'atelier 
Forgeron .........•..........•. 2.40 2.55 
Charpentier, entretien .......... 1. 78 1. 89 2.86 2.87 2.37 2.40 
Prepose au concasseur ..•..•.•.. 1. 58 1. 68 2.45 2.56 2.22 2.25 
Electricien .................... 1. 82 1. 90 2.96 2.90 2.58 2.65 
Prepose aux filtres .....••...... 2.96 2. 90 2. 24 2.30 
Prepose a la flottation ••..•...... 2.20 2.23 
Prepose aux broyeurs .•..•...... 2.58 2.69 2.23 2.32 
Conducteur de treuil .......•.... 2.45 2.48 
Manoeuvre .••.•..•...........•. 1. 44 1. 52 2.22 2.16 1. 94 1. 96 
Machinistre, entretien .......... 1. 83 1. 90 3.01 2.98 2.60 2.70 
Mecanicien, diesel. .••.......•.. 3.08 3. 12 2.62 2.59 
Mecanicien, entretien •.••....••• 1. 77 1. 86 2.89 2.70 2.45 2.54 
Bocardeur •.••..•.•.....•..•..• 1. 68* 1. 76* 
Plombier, entretien ...•......•.. 1. 73 1. 79 2.77 2.79 2.35 2.43 
Prepose aux solutions ........... 2.36 2.38 
Afftlteur .............•..•....... 1. 66 1. 79 2.35 2.34 
Aides d'ouvriers specialises ...... 1. 56 1. 64 2.40 2.42 2.14 2.21 
Conducteur de camions lourds 

et Iegers .•••.•.......•..•..... 1. 57 1. 68 2. 49 2.57 2.04 2.19 
Soudeur, entretien .•.....•....... 1. 80 1. 87 2.88 2.84 2.53 2.58 

2.85 2.98 

*Comprend lea preposes aux filtres et aux broyeurs (broyeur a billes, a tige, 
a tube) et lea preposes aux solutions." ... non disponible ou ne s' applique pas 



TABLEAU 41 

Indices des taux de salaires moyens* de certaines industries principales, 1940-1965. 
(1949=100) 

Mines Fabrication 

Exploi-
tation Mines de Mines de Fabrication Biens Biens Chemins Services Ind ice 

forestiere charbon metaux en general durables non durables Construction de fer Telephone personnels general 

1940 48.5 52.1 56.9 47.9 46.6 48.8 56.7 58.8 66.9 54. l 50.8 
1941 52.7 55.8 62.1 52.9 52.0 53.6 60.6 64.3 70.2 56.7 55.3 
1942 58.2 57.7 65.7 57.6 57.7 57.5 64.4 67.5 73.9 59.7 59.9 
1943 66.2 63.6 68.1 62.8 63.6 62.1 69.3 73.7 80.5 65.3 65. 3 
1944 67. 6 74.5 69.2 64.9 65.6 64.4 70.4 73.7 80.8 66.l 67.4 
1945 70.9 74.6 70.9 67.2 68.2 66.5 71. 2 73.7 82.9 69.4 69.3 
1946 77.4 74.8 75.l 74.1 74.5 73.8 78.1 82.0 82.6 75.6 75.9 
1947 90.2 85.0 87.2 84.l 84.9 83.5 84.1 83.6 87.3 87.4 84.9 
1948 101. 2 98.4 95.7 94.5 94.7 94.4 95. 7 100.0 92.7 92.7 95.7 -.;i 

1949 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 0 100.0 100.0 100.0 100. 0 
Nl ...... 

1950 97.0 102.8 106.8 106. 1 106.6 105.6 104.8 105.l 104.8 102.9 105.5 
1951 109.6 111. 1 121. 6 120.3 121. 7 118. 8 118. 6 121. 9 115. 7 110. 6 119. l 
1952 133.3 124.0 130. l 128.4 130. 2 126. 5 128. 6 136. 8 128. 4 117. 6 127.7 
1953 135.5 124.0 132. 3 134.6 136.3 132. 8 136. 2 137. 2 136. 6 123.3 133. 6 
1954 138.0 123.5 136.7 138. 5 140.0 136. 9 140. 0 137.8 147.6 128.6 137.9 
1955 138.2 122.8 140.3 142.2 143.7 140. 7 145.4 137. 8 152.8 132. 3 141. 7 
1956 160.8 123.6 150.8 149.8 151. 2 148.3 150.7 146.8 157. 6 136.1 148.7 
1957 168.4 137.4 156.2 158.6 160.7 156.3 160.7 153.3 165.9 138. 9 156.5 
1958 172.0 147.6 160.8 164.2 166.1 162.2 171.0 153.3 169.4 143.5 162.5 t::i 
1959 176.2 147.3 164.3 168.9 170. 8 167.0 180. 7 165.7 175.3 146. l 168.8 g 
1960 184.3 148.2 169.4 175.0 176. 6 173. 2 192. 6 166.4 178. 0 156. 8 175. 5 :::! 

<b> 

1961 190.8 154.5 173.9 179.5 180.3 178. 7 196.3 176.5 188.0 158.8 180.0 ro 
{I) 

1962 199. 4 161. 1 177. 2 184.5 184. 7 184. 3 206.2 180.5 195. 3 162.2 185.9 Dl ...... 
1963 208.2 155.6 182.0 190.5 190. 6 190. 4 214.1 185.9 200.2 171.1 192. 5 P> 

1964 219.6 157.4 188.0 197.2 197.6 196. 8 223.6 193.8 206.5 182. 2 199. 8 c: 
Dl 

1965 239.0 166.7 195.0 207.0 207.8 206.0 235.2 201. 3 212.3 195.4 210.l 
...... ..c· 
~ 

*Taux de salaire moyen signifie la moyenne ponderee des taux de salaires reguliers payes pour une periode donnee dans une profession. 
ro 
{I) 



TABLEAU 42 

Moyenne des salaires hebdomadaires et nombre d I heures des employes remuneres a l' heure dans 
les industries de l' extraction miniere, de la fabrication et de la construction, 1959-1965 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 -
Extraction miniere 

Moyenne d' heures par semaine 41.5 41.7 41.8 41.7 42.0 42.2 42.5 
Moyenne du salaire hebdomadaire 84.80 87.26 89.08 91.22 94.12 97.61 103.09 

Metaux 
Moyenne d' heures par semaine 41.7 41.9 42.2 41.9 41.9 42.1 42.3 
Moyenne du salaire hebdomadaire 88.73 90.89 92.83 94.43 96.92 100.22 106.27 

-J 
NI 
NI 

Combustibles 
Moyenne d 1 heures par semaine 39.9 40.6 40.3 40.7 42.2 42.1 41.6 

Moyenne du salaire hebdomadaire 77.11 80.13 80.98 85.63 89.58 92.60 96.08 

Mineraux non metalligues 
Moyenne d' heures par semaine 42.2 42.2 42.3 42.3 42.4 43.1 43.9 
Moyenne du salaire hebdomadaire 76.87 79.62 82.60 83.82 87.70 92.00 97.29 

Fabrication 
Moyenne d' heures par semaine 40.7 40.4 40.6 40.7 40.8 41.0 41.0 

Moyenne du salaire hebdomadaire 70.16 71.96 74.27 76.55 79.40 82.90 86.86 

Construction 
Moyenne d' heures par semaine 40.2 40.4 40.3 40.3 40.8 41.0 41.2 
Moyenne du salaire hebdomadaire 74.20 78.36 79.93 83.16 87.51 92.31 100.55 



TABLEAU43 

Moyenne des salaires hebdomadaires des employes remuneres a I' heure dans I' industrie miniere canadienne 
exprimee selon la valeur courante de la monnaie et selon sa valeur en 1949, 1959-1965 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

-
Valeur courante 

Toutes mines 84.80 87.26 89.08 91.22 94.12 97 .61 103. 09 
Metaux 88.73 90.89 92.83 94.43 96.92 100.22 106.27 

Or 68.95 70.81 73.34 75. 76 77.38 80.27 85.12 
Autres 95.92 98.52 100.22 101.25 103.97 106.75 111.97 

Combustibles 77.11 80.13 80.98 85.63 89.58 92.60 96.08 
Houille 67.00 69.36 70.36 73.82 79.26 80.84 80.68 
Petrole et gaz nature! 92.74 96.57 95.66 102.35 105.83 110.61 116.44 

Mineraux non metalliques 76.87 79.62 82.60 83.82 87.70 92.00 97.29 

Valeur en 1949 
Toutes mines 67.04 68.17 68.95 69.79 70.77 72.09 74.32 
M~taux 70.14 71.01 71.85 72.25 72.87 74.02 76.62 

Or 54.51 55.32 56.76 57.96 58.18 59.28 61.37 
Autres 75.83 76.97 77.57 77.47 78.17 78.84 80.73 

Combustibles 60.96 62.60 62.68 65.52 67.35 68.39 69.27 
Houille 52.96 54.19 54.46 56.48 59.59 59.70 58.17 
Petrole at gaz nature! 73.31 75.45 74.04 78.31 79.57 81.69 83.95 

Mineraux non metalliques 60.77 62.20 63.93 64.13 65.94 67.95 70.14 

...::i 
!:>:> 
c.> 

t::! 
0 
;:l g. 
CD 
Ill 

Ill 

I'?" ..... -Ill ..... -..c 
i:: 
CD 
Ill 
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TABLEAU 46 

Tonnage de minerai et de roche extraits 
par l 'industrie miniere canadienne, 1962 et 1963 

(en millions de tonnes courtes) 

Minerais metalliques 
Quartz aurifere 
Cuivre-or-argent 
Argent-cobalt 
Argent-plomb-zinc 
Nickel-cuivre 
Fer 
Divers 

Total 

Minerais non metalliques 
Amiante 
Feldspath et syenite nephelinique 
Quartz 
Gypse et anhydrite 
Talc et pierre de savon 
Sel gemme 
Autres 

Total 

Materiaux de construction 
Pierre, tous genres 
Pierre ii ciment 
Pierre ii chaux 

Total 

Total, minerai et roche extraits 

1962 

13,659,916 
17,744,713 

234,621 
6,234,523 

17,970,652 
49,876,311 
8,542,671 

114,263,407 

42,212,705 
343,905 

1,112,129 
5,398,527 

67,069 
1,867,584 
1,218,142 

52,220,061 

50,553,485 
9,294,196 
2,668,480 

62,516,161 

228,999,629 

1963 

12, 618, 059 
19, 764, 023 

307, 095 
5, 796,496 

17. 628, 836 
60,071,192 

7, 693,024 

123, 878, 725 

45, 738, 901 
367,664 
743,008 

6,082,297 
64,712 

1,751,436 
3,376,053 

58,124,071 

62,655,329 
9,384,412 
2,703,709 

74,743,450 

256,746,246 
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TABLEAU 47 

Tonnage de minerai et de roche extraits par 
l'industrie miniere canadienne, 1930 a 1963 

(en millions de tonnes courtes) 

Mines de Travaux industriels 
metaux et miniers Total 

1930 14.8 20.1 34.9 
1931 15.2 15.0 30.2 
1932 14.0 8.2 22.2 
1933 15.0 6.4 21. 4 
1934 18.8 8.8 27.6 
1935 20.4 9.6 30.0 
1936 22.7 13.0 35.7 
1937 28.l 17.7 45.8 
1938 31. 4 14. 9 46.3 
1939 35.9 16.5 52.4 
1940 39.3 20.2 59.5 
1941 43.0 21.6 64.6 
1942 42.5 21. 8 64.3 
1943 38.7 20.8 59.5 
1944 35.3 19.5 54.8 
1945 31. 3 20.7 52.0 
1946 28.9 24.8 53,7 
1947 33.3 30.5 63.8 
1948 36.9 33.6 70.5 
1949 43.3 33.3 76.6 
1950 45.9 41. 8 87.7 
1951 48.4 43.8 92.2 
1952 52.3 44.2 96.5 
1953 54.4 47.2 101. 6 
1954 59.0 61. 5 120.5 
1955 69.2 63.5 132.7 
1956 77.4 73.0 150.4 
1957 84.3 82.2 166.5 
1958 78.8 78.5 157.3 
1959 99.1 90.7 189.8 
1960 101. 6 97.8 199.4 
1961 99.4 106.7 206.1 
1962 114.3 114. 7 229.0 
1963 123.9 132.8 256.7 

9518B--4n 



TABLEAU 48 

Co1lt de la prospection pour chaque industrie d'extractlon des metaux au Canada, par province, 
selon les diffEirents genres de travaux, 1962 et 1963 

(dollars) 

Recuperation Mines de Mines Mines Mines de Mines de 
d'or Mines cuivre- d'argent- d'argent- nickel- Mines de metaux 

!w.. alluvionnien d'or or-argent cobalt plomb-zinc cuivre fer divers Total 

Terre-Neuve - 13,000 499,436 - 535,779 606 128,044 8,186 1,185,051 
Nouvelle-Ecosse - 4,379 77,152 - 8"6, 543 297 - 124,655 293,026 
Nouveau-Brunswick 28,000 34, 125 361, 098 - 162,842 - 48,340 10,227 644,632 
Quebec 32,100 2,158,699 5,055,025 - 6,725,228 1,542,879 270,793 829,523 16, 614, 247 

Ontario - 1,800,075 1,694,626 47' 553 353,178 3,840,373 l, 175, 207 496,893 9,407,905 

Manitoba - 119, 485 1,685,544 - 58,563 3,309,538 193,484 8,083 5,374,697 

Saskatchewan - 156,295 209,081 - 68,622 267,005 - 52, 211 753,214 

Alberta 1,400 467 - - 161,000 - - 39,000 201,867 

Colombie-Britannique 3,445 377,016 2,957,805 - 985,502 835,968 246,450 783,508 6,189,694 

Yukon 35, 890 171,745 482,685 - 206,887 20,000 720,000 398 1,637,605 

Territoires du N. -0. 159,979 330,956 - 163,144 603,729 80,000 150, 395 1,488,203 
-.:i 

Total, Canada 100,835 4,995,265 13,353,408 47,553 9,507,288 10,420,395 2,862,318 2,503,079 43,790,141 N> 
00 

~ 

Terre-Neuve 3,304 84,625 88,601 - 483,702 - 223,576 14, 294 898,102 

Nouvelle-Ecosse - 12,201 117,184 - 58,142 - - 88,881 276,408 

Nouveau-Brunswick - 21,269 328,520 88,663 2,804 - 281,183 722,439 

Quebec 3,299 2,787,178 7,925,089 1,925 493,307 2,408,984 752,551 1,419, 179 15,791,512 

Ontario 26,228 1,062,219 1, 747, 319 328, 715 254,756 3,218,543 1,372,575 465,854 8, 476, 209 

Manitoba - 1,063 1,502,709 65,379 81,075 3,016,134 3, 877 23,243 4,693,480 

Saskatchewan - 13,823 665,983 - 19, 502 180,719 1,334 128,177 1,009,538 

Alberta - 18,850 55,892 - 201,204 - - 88, 433 364,379 

Colombie-Brltannique 174, 989 285,223 4,442,302 114,572 1,928,269 659,548 253,247 672, 036 8,530,186 

Yukon 6,874 122,686 506,705 - 114,031 251,657 - 100,685 1,102,638 

Territoires du N. -0. - 316,317 198,092 - 335, 118 584,020 - 197,955 1,631,502 

Total, Canada 214,694 4,725,454 17,578,396 510,591 4,057,769 10,322,409 2,607,160 3,479,920 43, 496, 393 

Note: Les sommes indiquees representent Jes depenses des societes miniilres classifiees se!on le metal principal qu'elles extraient. Ces depenses, cependant, 

s'appliquent a la prospect ion faite par ces societes dans tous Jes secteurs de I' industrie miniere. Par exemp!e, si une societe exploite surtout du quartz aurliere 
et investis de !'argent dans la recherche de plomb et de zinc, ces depenses apparaftront sous le titre «Mines d'or». 
-: neant 



TABLEAU 49 

CoO.t de la prospection pour chaque industrie d'extraction des m3taux au Canada, 
selon le genre de travaux, 1955-1963 

(dollars) 

Recuperation Mines de Mines Mines Mines de Mines de 
d'or Mines cuivre- d'argent d'argent nickel- metaux 

alluvionnien d'or or-argent cobalt plomb-zinc cuivre divers* Total 

1955 24,804 1,470,643 7,147,498 86,524 3,192,248 8,344,186 6,662,638 26,928,541 -:i 

1956 31,620 18,315,885 111, 102 3,571,201 13,310,337 8,795,159 48,400,259 N> 4,264,955 co 

1957 75,468 3,370,252 17,545,591 9,065 2,781,917 12,220,660 18,421,466 54,424,419 
1958 91,461 2,246,360 10,239,495 10,396 1,351,065 13,894,699 4,673,610 32,507,086 
1959 65, 139 3,649,286 22,226,933 87,883 1,559,613 8,512,264 6,916,517 43,017,635 
1960 118, 805 3,814,541 19,105,258 26,808 5,602,547 9, 411, 381 5,474,270 43,553,610 
1961 99,484 3,663,420 18,367,148 95,958 7,051,755 8,827,546 5,379,760 43,485,071 
1962 100,835 4,995,265 13,353,408 47,553 9,507,288 10,420,395 5,365,397 43,790,141 
1963 214,694 4,725,454 17,578,396 510,591 4,057,769 10,322,409 6,087,080 43,496,393 

*Ycompris les mines de fer, d'uranium, de molybdene, etc. 
Note: voir la note du tableau 48. 
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TABLEAU 50 

Forages au diamant sur des gisements de mlitaux canadiens exlicutlis 
par des socilitlis minieres utilisant leur propre matliriel et 

par des entrepreneurs en forage 
(en pieds) 

Gisements Gisements de Gisements Autres Total des 
de quartz cuivre-argent-or d' argent- gisements gisements 
auriiere et nickel-cuivre plomb-zinc mlitalliieres * de mlitaux 

1950 3, 640, 265 4, 080, 713 1,425, 812 273,012 9,419, 802 
1951 2,925,354 4, 149, 047 1,510,158 355,067 8,939,626 
1952 2,651,722 3,894,437 1,496, 542 183,833 8,226,534 
1953 2,216,528 3,203,785 1,206,902 214,171 6,841,386 
1954 2,418,853 2,710,920 891,972 653, 206 6,674,951 
1955 2,354,572 2,873,826 1,121,578 1,763,820 8,113,796 
1956 2,239,502 4, 889,428 1,311,282 1,257,977 9,698,189 
1957 2,317,170 3,603,971 1,062,020 942, 794 7,925,955 
1958 1,794,164 3,028,302 977,009 941, 503 6, 740, 978 
1959 1, 831, 234 3, 643, 912 925,486 1,258,106 7,658,738 
1960 2,060,419 4, 159,424 741,557 1,033,686 7,995,086 
1961 1,952,693 3,701,085 836,945 725,325 7,216,048 
1962 2,960,263 3,363,019 1,148,886 1,176,768 8, 648, 936 
1963 1,738,710 3,206,225 945,553 487,872 6,378,360 

*Y compris les g:l.sements de fer, de chromite, de titane, d' uranium et de 
molybdene. 
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TABLEAU 51 

Sondages au diamant de gftes de metaux canadiens, 1950-1963 
(en pieds) 

Par des societes minieres 
utilisant leur propre materiel Par des entrepreneurs 

et personnel en forage Total 

1950 790,768 3,434,375 4,225,143 
1951 1,207,398 3,616,338 4,823,736 
1952 1,366,363 3,120,419 4,486,782 
1953 1, 046,490 2, 863, 084 3,909,574 
1954 969,858 3,641,220 4,611,078 
19.55 1,522,696 5,072,263 6, 594, 959 
1956 1,556,963 5,396,113 6,953,076 
1957 1,175,526 4, 046, 336 5,221,862 
1958 777,994 3,939,059 4, 717, 053 
1959 786,701 4,485,109 5,271,810 
1960 880,515 4,624,067 5,504,582 
1961 993,099 4,387,051 5,380,150 
1962 548, 603 5,734,983 6,283,586 
1963 1,184,977 3,836,262 5,021,239 

TABLEAU 52 

Travaux de forage au diamant executes a contrat au Canada, 
1954-1963 

Revenus Total des 
Nombre provenant Nombre salaires 
de pieds des travaux moyen et de la 

fores de forage d'employes remuneration 
($millions) ($millions) 

1954 5,639,574 15.9 2,352 7. 8 
1955 6,443, 641 21. 4 2, 840 9. 9 
1956 7, 840, 670 27.6 3,415 12. 6 
1957 6,296,128 21. 2 2,951 10.8 
1958 4,426,594 14.4 1, 717 6. 9 
1959 5,435,971 17.9 1,902 8.0 
1960 5,521,211 17.1 1,912 8.0 
1961 5,290,813 16. 2 2,025 7. 8 
1962 5,549,733 17. 9 1,926 8. 0 
1963 5,702,168 20.l 2,201 9. 0 



TABLEAU 53 

Travaux de forage a contrat au Canada (p6trole et gaz), 1954-1963 

Revenus Total des 
bruts des Nombre salaires 
travaux moyen et de la 

Nombre de pieds fores de forage d'employes remuneration 

Alaforeuse A la foreuse A la foreuse 
rotatoire a cable au diamant Total ($ millions) ($ millions) 

-.::i 
C-' 

1954 9, 609, 140 457,480 - 10,066,620 58.8 4,559 18.1 N> 

1955 12,711,953 344, 053 - 13,056,006 68.3 4,901 22.3 
1956 15,424, 310 376,663 - 15,800,973 93. 3 5,793 28. 8 
1957 12,126,069 369,277 - 12,495, 346 75.6 5,468 25.7 
1958 12,998,094 446, 451 - 13,444,545 69.3 5,261 24.1 
1959 13,020,214 317, 719 7,567 13,345,500 63. 8 4,734 21. 4 
1960 13,538,783 231, 748 - 13,770,531 75.2 4, 860 23. 2 
1961 12,616,950 170,098 - 12,787,048 68.6 4,144 21. 7 
1962 12,459,736 252,467 - 12,712,203 62.2 3,800 20.8 
1963 14,783,110 361,979 - 15,145,089 75.9 4,179 22.9 
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Houille: 

TABLEAU 54 

Mineraux bruts* transportes par les chemins de fer canadiens, 
1964 et 1965 

(en milliers de tonnes courtes) 

1964 1965 

Anthracite ••.......••. ·..••...••....•.•.•.. 790 774 
Bitumineuse . . . . . • • . . • . . . . • . • . . . • . . . . . . • • . 10, 160 10, 595 

Minerai de fer . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 35, 807 38, 906 
Minerais et concentres d' aluminium.......... 2, 301 2, 351 
Minerais et concentres de cuivre............. 1, 214 1, 297 
Minerais et concentres de cuivre-nickel • • . . . . 2, 941 4, 102 
Minerals et concentres de plomb . . . . . • • . . . . . • 413 791 
Minerals et concentres de zinc. • . . . . . • . . • . • . . 1, 736 2, 146 
Autres minerals et concentres . . . . . . . . • . . . . . . 741 822 
Barytine. . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . . . • . . 28 27 
Argile et bentonite.......................... 537 522 
Sable. • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • . . . 932 1, 072 
Sable et gravier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 6, 210 6, 228 
Pierre concassee et broyee.................. 5, 384 6, 123 
Fondant et dolomie. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . • 571 813 
Pierre brute . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 45 34 
Pierre dressee. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • 22 20 
Petrole brut. . . . • . . . . . . . • • . . • . • . . . • . . . . . . • . . 455 255 
Sel. . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . • 1, 288 1, 452 
Roche phosphatee. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . 1, 139 1, 425 
Soufre. . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . • 1, 886 2, 057 
Amiante ..••...••...•.•..........•... · .••. · 1, 207 1, 1 75 
Gypse brut. . . • • . . • . . • . . . . . • . . . . • • . . . • . • . • • . 4, 889 4, 710 
Autres produits miniers..................... 1, 580 1, 512 

~~~~~~~~~~~~~ 

Total. . . . . • . . . • • • • • . • . • . • . . . • • . . . . . . . . • . . . • 82, 276 89, 209 

Total du trafic-marchandises payant 
transporte par les chemins de fer canadiens .. 

Pourcentage des mineraux bruts en regard du 
total du trafic-marchandises payant trans
porte par les chemins de fer canadiens 

*Mineraux du pays et importes. 

95188-48 

198,337 205,197 

41. 5 43.5 
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TABLEAU 55 

Mineraux bruts* transportes par les chemins de fer canadiens, 
1955-1965 

(en millions de tonnes courtes) 

Mineraux bruts 
exprimes en % 

Total du Total des du revenu du 
trafic-marchand ises mineraux bruts trafic-marchandises 

167.8 67.5 40.2 
189.6 75.7 39.9 
174.0 70.8 40.6 
153.4 57.8 37.6 
166.0 69.2 41.7 

157.4 62.9 39.9 
153.l 59.6 38.9 
160.9 66.5 41.3 
170.4 69.3 40.7 
198.4 82.3 41.5 

205.2 89.2 43.5 

*Mineraux du pays et importes. 
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TABLEAU 56 

Produits mineraux ouvres* transportes par les 
chemins de fer canadiens, en 1964 et 1965. 

(en milliers de tonnes courtes) 

Aluminium en barres, lingots, 
saumons, grenaille ••.............•••...••. 

Aluminium, metal, autres formes .•.......••• 
Cuivre en lingots et saumons .••...•.•.....•.. 
Cuivre sous forme de laiton, 

1964 

504 
107 
344 

1965 

599 
118 
521 

de bronze et d' autres alliages.............. 442 249 
Plomb et zinc en barres, lingots et saumons • • • 516 549 
Plomb et zinc, autres formes................ 7 8 
Alliages pour la fabrication de l' acier • . • • . • • . 126 148 
Autres metaux et alliages.... . . . . . • • • . . . . • . • • 117 138 
Fonte en gueuses • . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . • . 238 309 
Fer et acier en billettes, blooms et lingots .• · · 375 549 
Fer et acier en barres, tiges et brames0 •••• •• 858 539 
Fer et acier, autres formes................. 53 104 
Matte. • • . . . . • . . . • • • . . . • • . . . . • . • • . . . . • • . . . . . 252 302 
Scories de haut-fourneau • • . . . . • • • . . • • . . . . . • . 255 455 
Ciment nature! et Portland. . . . . • . . . • . . . • . . . . . 1, 719 1, 973 
Ciment, autres types. . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . 67 59 
Brique ordinaire. . . • . . . . . . . . • • . . . • • . . . • . . . . . 88 98 
Autres types de brique et blocs de charpente. . • 141 158 
Materiaux rMractaires...................... 277 270 
Pierre artificielle • • . . . • • . . . . . . • • . . . . . • . . . . . 59 82 
Chaux . • . . . • . . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 636 635 
Stuc et enduit de mur. . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . • • . 86 91 
TuyaUX d I egOUt et de drainage. • • • • • • • • • • • • • • • 15 19 
Chamotte et poterie . . • . . . • . . • . . . . . • . . . . . . • • . 33 16 
Gazoline. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 2, 760 2, 789 
Huile combustible et petrole ...••....•...•.. · 3, 882 4, 159 
Huiles et graisses lubrifiantes • . . . . • • . • • . . . . . 342 360 
Produits raffines du petrole. . . . • . • . . . • . • . . • . • 1, 131 1, 469 
Coke . • . • • . . • • . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • • • 1, 764 1, 941 
Asphalt.................................... 326 330 

~~~~~~~~~~~~~ 

Total. • . • . . • • • . • • • • • • • . . • • • . . • . • . . . • . • • • • • • 17, 520 19, 037 
~~~~~~~~~~~~~-

To ta l du trafic-marchandises payant. . . • . . . • . • 198, 337 205, 197 

Pourcentage du trafic-marchandlses total 
represente par lea mineraux ouvres .•...•••. 

*Mineraux du pays et importes. 

95188--48~ 

8. 8 9.3 
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TABLEAU 57 

Mineraux bruts et ouvres* transportes sur les cours 
d' eau interieurs au Canada, en 1963 et 1964 

(en milliers de tonnes courtes) 

Mineraux bruts 
Mineral de fer .....•................. · · · · · 
Autres minerals et concentres metalliques ••. 
Houille bitumineuse ...................... . 
Petrole brut ...............•.............. 
Argile et bentonite .......•.......•........ 
Sable, gravier et pierre concass6e ...•...... 
Sel ..................•................... 
Soufre ........•.......................... 
Autres min6raux bruts .................... . 

Total ................................... . 

Mineraux ouvres 
Gazoline ..............................••. 
Huile combustible ........................ . 
Huiles et graisses lubrifiantes ••..•••••• , ••• 
Coke ...•................................. 
Fonte en gueuses ................•••...•••. 
Fer et acier en lingots et en billettes, etc •.. 
Profiles et palplanches •...•...•..•.••..••• 
Fer et acier, autres formes .....••..••••••• 
Fer et acier, rebuts ..•...•...••.....•.•••• 
Ciment ..••...•••..••....•.••.•.••.••.••.• 

1963 

20,815 
239 

5,999 
152 
286 

1,249 
634 
172 
828 

30,374 

562 
2,733 

217 
475 
265 
358 

1,034 
440 
670 
204 

1964 

28, 911 
395 

7, 177 
94 

302 
1,306 

683 
170 

1,166 

40,204 

661 
3,229 

172 
530 
511 
539 

1,661 
357 
873 
204 

Total • • • . • • • . • • • • . • • • • . . . • . • . . . • . • . . . • • . • 6, 958 8, 737 
~~~~~-=---~~~~~~~ 

Total des.mineraux bruts et ouvres •••••...••. 

Total du trafic-marchandises transporte ..••.• 

Pourcentage du trafic-marchandises total 
represente par les mineraux bruts et ouvr6s 

37,332 48,941 

74,585 93,277 

50.1 52.5 

*Mineraux du pays et import6s. Les canaux et voles navigables int6rieures 
sont les suivants: Saint-Laurent, Welland, Sault-Sainte-Marie, st. Peter's, 
Canso, riviere Richelieu, riviere Outaouais, Rideau, Murray, Trent and 
st. Andrews. 
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Mineraux bruts 

TABLEAU 58 

Mineraux bruts* et produits mineraux ouvres* 
transportes par camion** en 1964 

(en milliers de tonnes courtes) 

Minerals et concentr~s ....•..•..••..•.••.•.•.•..•...•••..... 
Houille ....•••.•••.•..••..•.•••..•••.•.•••....•..•.•...•... 
Sable et gravier •.••••....•••••.•••.•••.••.•..•.••.•••...... 
Pierre brute •••••••..•.•....•.•..•.....•..•...••........••• 
Autres mineraux bruts non metalliques ....••••......••.•..••. 

Total ...•...•..••..••.•...••.....•..••••..•..•.....•..•...• 

Mineraux ouvres 
Essence •...•••••.•...•.•..•.•.••.•.•.•.•••.......•.....•.. 
Fuel -oil ....•••.••••...•.....•.•.•...•.•...••.•....•....... 
Asphalte et huile pour routes ..•....•••..............•....... 
Produits de petrole et de houille .....••••..•.••..••.......... 
Fer et acier alliages et produits 

de base fabriques en metal ...•.••..••..•.•..............•.. 
Briques et argiles de construction ...•......•....•.....•...... 
Produits de ciment et de beton .....••.•.•........•......••... 
Divers produits de base en 

mineraux non metalliques ....•.•.•.•.•.•......••. 0 ••••••••• 

Total ....•.•.•.•.•.•...•...............•................... 

Total des mineraux bruts et ouvres ..•.•...•........••...•.... 

Total de tous les produits .•.•••.•.•.•...•..•................ 

Pourcentage de mineraux bruts et 
ouvres par rapport au fret total. ..••....••.•.•..•.......•... 

788 
2,323 

36,515 
7, 535 
6,290 

53,451 

5,117 
5,007 
3.904 
5,850 

4,380 
53 

6,611 

2,493 

33,415 

86,866 

183, 190 

47.4 

*Du pays et importes. **Comprennent lea moyens de transport interurbains 
prives et nolises' a l' exclusion des marchandises vehiculees par transport 
urbain. 
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TABLEAU 59 

QuantiMs * de p~trole, de produits du p~trole et de gaz 
(fabriqu~ et naturel) transport~s par pipe-line, 

1952-1965 

P~trole et produits du p~trole Gaz 
(en millions de barils) (OOO Mpc.) 

Vente Vente Vente Vente 
au a. au a. 

pays l' ~tranger Total pays l'~tranger Total 

1952 104. 9 2.9 107.8 74, lOOe 7,958 82,058 
1953 144.5 2. 8 147. 3 84, 500e 9,408 993,908 
1954 156.8 15.7 172.5 102,500e 6,984 109,484 
1955 178. 8 45.5 224.3 136,738 11,356 148, 094 
1956 215.6 59.3 274.9 163,764 10,828 174, 592 
1957 258.2 32.6 290.8 184, 738 15,731 200,469 
1958 239.3 35.5 274. 8 211,751 86,973 298,726 
1959 273.5 35.0 308.5 283,808 84, 764 368,572 
1960 274.2 41. 8 316.0 326,212 91,046 417, 258 

286.l 67.3 353.4 
. 

168,180 1961 379,044 547,224 
1962 300.9 86.6 387.5 421,631 319,566 741,197 
1963 339.8 91. 3 431. l 452, 943 340,953 793,896 
1964 355.7 104. 2 459. 9 505,145 404,143 909,288 
1965 373.5 110. 3 483.8 568,654 403,909 972,563 
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TABLEAU 60 

Impots* payes aux gouvernements federal, provinciaux et municipaux 
par six grandes divisions de l' industrie miniere au Canada, 1963 

(dollars) 

Im pots Im pots Im pots 
federal provinciaux municipaux Total 

Mines de quartz aurirere 3,291,944 2,396,849 877,721 6,566,514 
Mines de cuivre-or-argent ll, 142,431 6,898,333 2,282,185 20,322,949 
Mines et fonderies d' argent-

plomb-zinc 12, 148, 708 6,977,108 1,394,896 20,520,712 
Mines, fonderies et affineries 

de nickel-cuivre 21,887,052 11,663,488 2,307,357 35,857,897 
Mines de fer 3,963,143 4, 717, 104 2,286,238 10,966,485 
Mines d' amiante 11, 511,481 5,013,466 2,073,314 18,598,261 

Total 63,944,759 37,666,348 11,221,711112,832,818 

*Les sommes declarees ont rapport aux versements effectues durant l' annee 
civile indiquee, mais ces versements ne representent pas necessairement la 
somme des impots pour l' annee civile. Y compris les impots sur les revenus 
etrangers a l' exploitation. 

TABLEAU 61 

Im pots* payes par six grandes divisions de 11 industrie miniere 
au Canada, 1958-1963 

(en millions de dollars) 

1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Mines de quartz aurirere 6.1 7.0 6.5 7. 0 6.1 6. 5 
Mines de cuivre-or-argent 8. 5 13.0 19.7 20.1 15.2 20.3 
Mines et fonderies d' argent-

plomb-zinc 10.8 12.2 15.3 15.7 17.7 20.5 
Mines, fonderies et affineries 

de nickel-cuivre 22.4 12.1 41. 0 38.2 51. 6 35. 9 
Mines de fer 7.1 4.4 6.6 5.6 7.5 11.0 
Mines d' amiante 11.4 12.1 14. 2 16.8 18.4 18.6 

Total 66.3 60.8 103.3 103.4 116.5 112. 8 

*Les sommes declarees ont rapport aux versements effectues durant l' annee 
civile indiquee, mais ne correspondent pas necessairement au montant des 
impots de l' annee civile. Y compris les imp0ts sur les revenus etrangers a 
l' exploitation. 
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TABLEAU 62 

ImpOt federal sur le revenu declare par les societes d'exploitation 
miniere et autres industries connexes au Canada, pour les annees 

financieres terminees le 31 mars 1962 et le 31 mars 1963. 
(en millions de dollars) 

1962 

Mines 1 carrieres et Euits de Eetrole 
Mines d'or 3.4 
Autres mines de mineraux metalliques 50.6 
Houilleres 0.6 
Petrole et gaz nature! 11. 6 
Autres mines de mineraux non metalliques 12. l 
Carrieres 1.3 
Mines non classees 0.1 
Prospection et forage a forfait 2.8 

Total 82.5 

Industries metallurgigues et de fabrication•meialli9,!!e 
Acteries 32.0 
Fonderies 3.1 
Fonte et affinage des metaux 11. 5 
Chaudieres et acier de construction 1. 6 
:Etampage, embouussage. rev~tement des metaux 8.2 
Trefileries 3.8 
Fabrication metalliques diverses 5.6 

Tots.I 65.8 

Produits mineraux non metalligues 
Produits de ciment d'argile et de pierre 17.4 
Verrerie et mineraux non metalliques 10.3 
Engrais et produits chimiques industriels 13.9 

Total 41. 6 

Petrole et Eroduits houillers 
Raffinage du petrole 39.7 
Autres produits petroliers et houillers 7.1 

Total 46.8 

Total, industries minieres et connexes 236.7 

1963 

3.5 
55.4 
0.8 

17.6 
12.5 

1. 5 
.2 

4.2 

95.7 

40.5 
3.6 
8.4 
2.5 

10.1 
4.0 
7.1 

76.2 

17.4 
9.7 

15.6 

42. 7 

30.6 
0.6 

31. 2 

245.8 

Total, ensemble des industries 1,363.3 1,446.7 



TABLEAU 63 

Immobilisations et depenses de reparation de l 'industrie miniere canadienne 
(en millions de dollars) 

1964 1965p 1966f 

Immobi- Immobi- Immobi-
lisations Reparations Total lisations Reparations Total lisations Reparations Total 

Metaux 
Or ...................... 7.1 9.6 16.7 6.1 8.4 14.5 5.8 8.0 13.8 
Argent-plomb-zinc ....... 45.6 5.6 51. 2 42.2 5.6 47.8 34.2 6.2 40.4 
Mines de fer ............. 143.7 47.2 190. 9 62.7 61. 4 124.1 124.2 58.0 182.2 
Autres mines de metaux* .. 43.4 39.7 83.1 78.5 43. 7 122.2 152.1 46.6 198. 7 

Total ................... 239. 8 102.1 341. 9 189.5 119.1 308.6 316.3 118. 8 435.1 
-.;i 

Mineraux non metalliques "'" ..... 
Carrieres et sablieres .... 17.9 16.5 34.4 10.4 16.0 26.4 18.l 14.8 32.9 
Autres mineraux non 

metalliques ............. 63.8 24.6 88.4 84.9 23. 7 108.6 143.1 24.2 167.3 

Total. ................... 81. 7 41.1 122.8 95.3 39.7 135. 0 161. 2 39.0 200.2 

Combustibles 
Houille .................. 7.8 4.7 12.5 4.0 4.6 8.6 1. 9 9.2 11. 1 
Petrole et gaz nature!. .... 262.7 24.6 287.3 364.7 25.0 389.7 402.3 23.6 425.9 t:I 
Traitement du gaz nature! . 40.6 5.1 45.7 33.7 5.3 39.0 54.0 5.4 59.4 0 s 
Total. ................... 311.1 34.4 345.5 402.4 34.9 437.3 458.2 38.2 496.4 

CD\ 
CD 
tll 

Total, industrie miniere .. 632.6 177.6 810.2 687.2 193. 7 880.9 935. 7 196.0 1, 131. 7 tll 

i;;-... -*Y compris les mines de cuivre-or-argent, de nickel-cuivre, d'argent-cobalt, d'uranium et autres mines de metaux. m ... 
p: preliminaire f: prevision .g· 

(1) 
m 



TABLEAU 64 

Immobilisations annuelles dans les industries canadiennes de petrole et du gaz naturell, 1947-1965 
(en milliers de dollars) 

Immobilisations au Canada 

Pipe-lines de 
Mise sur le marcM 

Industries du 
Mise en valeur Pipe-lines distribution Traitement Raffinage petrole et du Toutes les 

Annee Exploration et production de petrole du gaz du gaz du petrole Petrole3 Gaz4 gaz naturel industries 

1947 2 9. 5 2.6 - - 25.7 14.9 2.5 55.2 2,440 
1948 2 37.3 4.3 - - 32.6 9.7 3.8 87. 7 3,087 
1949 2 45.0 7.7 - - 21. 6 11.3 4.3 89.9 3,539 
1950 2 53.9 55.0 - - 24.1 16.7 6.6 156. 3 3,936 
1951 2 72.1 10.7 - - 50.9 18.1 6. 8 158.6 4,739 
1952 59.8 101. 6 91. 9 2.7 l. 3 60.5 25.0 6. 3 349.1 5,491 
1953 59.1 107.2 75.7 3. 8 0.7 66.1 36.7 11. 2 360.5 5,976 
1954 55.1 126.8 63.5 1. 6 8.5 83. 9 46.3 9.7 395. 4 5,721 
1955 67.4 201. 6 28.5 17.5 2.9 102.9 56.5 9.4 486.7 6,244 
1956 73.7 252.4 43.5 133.6 10.5 79.1 68.5 46.6 707.9 8,034 
1957 77.3 237.8 68.0 242. 1 34. 5 81. 5 74. 9 69.8 885. 9 8, 717 
1958 62.4 181. 5 23.6 214. 8 40.1 94. 9 63.6 79.4 760.3 8,364 
1959 51. 0 191. 9 10.7 48.5 24.4 95. 0 73.1 89.8 584.4 8, 417 
1960 50.4 209.1 18.3 80. 6 19.4 59.2 68.1 62.9 568.0 8,262 
1961 47.7 182.4 49. 3 115.5 76.6 31. 2 56.0 59.3 618.0 8,172 
1962 53.9 182.7 20. 8 51. 4 21. 8 64. 8 47.7 69.3 512.4 8, 715 
1963 58.9 216.2 26.0 81. 9 53.6 44.2 53.0 84.1 617.9 9,393 
1964 59.7 262.7 29.0 135.1 40.6 23.9 48.3 68.3 667.6 10,944 
1965p 58.4 364.7 50.3 60.5 33.7 38.2 56.7 73.9 736.4 12,798 
1966* 59.2 402.3 37.8 65.4 54. 0 69.1 84.8 83.3 855.9 14, 546 

lLes industries du petrole et du gaz naturel qui font l' objet de ce tableau comprennent toutes les societl!s dont l' activite totale ou partielle est 
consacree a l' exploitation· du petrole et du gaz. Les donnees concernant les immobilisations qui apparaissent aux tableaux 65 a 67 inclusivement 
et se rapportent seulement aux societes dont les principaux revenus proviennent de l' exploitation du gaz et du petrole. 2Les depenses d' explora
tion avant 1952 sont comprises sous le titre «Mise en valeur et production». 3Les immobilisations concernant la mise sur le marche du petrole 
par les principales compagnies seulement. 4Les immobilisations concernant la mise sur le marche du gaz se rapportant aux pipe-lines de distri
bution du gaz. 5Investissements engages pour la mise ·en marcM du petrole par Jes principales societes seulement. 
p: preliminaire -: neant *: previsions 

-:i 

"" I>:> 
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TABLEAU 65 

Propriete des industries minieres et metallurgiques canadiennes, 
a la fin des annees 1961-1963 

(en millions de dollars) 

Total Investissements par pays 
estimatif 

des investissements Canada f. -u. G.-B. Autres 

1961 
Petrole et gaz nature!* ...•. 6,428 2,399 3,444 296 289 
Mines •....•.••.•••....•.. 2,428 870 1,400 86 72 
Fusion et affinage de 

minerals non ferreux .... 968 432 421 62 53 
Usines siderurgiques ...... 873 614 165 65 29 

1962 
Petrole et gaz nature!* .••. 6,922r 2,538r 3,662r 355 367r 
Mines .......•.•••.......• 2,595r 875r l,562r 95 63r 
Fusion et affinage de 

minerais non ferreux .... 1, 042 465 436 89 52 
Usines siderurgiques .•.... 938 691 151 59 37 

1963 
Petrole et gaz naturel * ...• 7,295 2,592 3,945 380 378 
Mines ..••...••.•......... 2, 743 949 1,639 77 78 
Fus ion et affinage de 

minerals non ferreux .... 1,066 513 415 84 54 
Usines siderurgiques ...... 874 696 70 65 43 

r: revise 
*Lesdonnees s'appliquentaux societes dont les revenus principaux proviennent 
de l' exploitation du petrole et du gaz. 
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TABLEAU 66 

Valeur comptable estimee, propriete et administration des capitaux dans 
certaines industries canadiennes en 1954 et 1961 a 1963 

(en milliards de dollars) 

1954 1961 1962 

Total des immobilisations 
Fabrication s.a 12.7 13.1 

Petrole et gaz nature!* 2.5 6 .4 6.9 
Autres travaux d 'extraction et 

de fonte 1.9 3.4 3.6 
Chemins de fer 4.1 5.4 5.4 
Autres services 5.3 10.3 10.6 
Commerce et construction 6.1 9.4 9.5 

Total 28.2 47 .6 49.2 

CaEitaux nationaux 
Fabrication 4.4 5.9 6.0 
Petrole et gaz nature!* 1.0 2.4 2.5 
Autres travaux d'extraction et 

de fonte 0.9 1.3 1.3 
Chemins de fer 2.7 4.0 4.1 
Autres services 4.6 9.0 9.2 
Commerce et construction 5.5 8.5 8.5 

Total 19.1 31.1 31.8 

CaEitaux etrangers 
Fabrication 3.9 6.8 7.1 
Petrole et gaz nature!* 1.5 4.0 4.4 
Autres travaux d 'extraction et 

de fonte 1.0 2.1 2.3 
Chemins de fer 1.4 1.4 1.3 
Autres services 0.7 1.3 1.3 
Commerce et construction 0.6 0.9 1.0 

Total 9.1 16.5 17.4 

1963 

13.7 
7.3 

3.8 
5.3 

12.2 
9.8 

52.1 

6.2 
2.6 

1.5 
4.1 

10.6 
8.8 

;33.8 

7.4 
4.7 

2.3 
1.2 
1.5 
1.0 

18.3 

*Les immobilisations inscrites sous le titre «Petrole et gaz nature!» concernent 
seulement les societes dont les principaux revenus proviennent de I 'exploitation 
du petrole et du gaz. 
Note: Les montants etant parfois arrondis, le total ne correspond pas toujours 
a I 'addition. 



745 Donnees statistiques 

TABLEAU 67 

Capitaux etrangers dans l'industrie miniere canadienne, 
annees choisies entre 1930-1963 

(en millions de dollars) 

Capitaux etrangers Capitaux aniericains 

Extraction miniere, Extraction miniere, 
fonte et affinage des Petrole et fonte et affinage des Petrole et 
metaux non ferreux gaz naturel* metaux non ferreux gaz nature!* 

1930 311 150 234 147 
1945 356r l60r 280 149 
1955 1,121 1,854 975 1,716 
1956 1,330 2,275 1,129 2,063 
1957 1,570 2,849 1,307 2,570 
1958 1,,657 3,187 1,386 2,866 
1959 1, 783 3,455 1,513 3,108 
1960 1,977 3,727 1,701 3,184 
1961 2,094 4,029 1,821 3,444 
1962 2,297r 4,384r l,998r 3,662r 
1963 2,347 4,703 2,054 3,945 

*Les donnees s'appllquent seulement aux societes dont les principaux revenus 
proviennent de l' exploitation du petrole et du gaz. 
r: revise 



A. c. Wickman Limited 632 
A. W. Wasson, Limited 316 
Acadia Coal Company Division de la Dominion Steel and Coal 

Corporation, Limited 316 
Aci~ries Dosco Iimitre, Les 239, 266, 270 
Advocate Mines Limited 69, 71 
Aetna Investment Corporation Limited 504, 505, 667, 670 
Aggrite (1962) Inc. 40 
Agnico Mines Limited 88 
Alamet Division de la Calumet & Hecia, Inc. 359 
Alberta Coal Ud. 317 
Alberta Coal Sales Limited 317 
Alberta Gas Trunk line Company, The 294 
Albright & Wilson Limited 467 
Alcan Jamaica limited 53 
Alcoa of Australia 53, 56 
Algoma Central Railways 559 
Algoma Ore Properties Division de l'Algoma Steel 

Corporation, Limited 244, 267 
Algoma Steel Corporation, Limited, The 149, 233, 238, 240, 

266, 267. 331, 368, 

Allan Potash Mines 16, 522, 523, 526 
Allied Chemical Canada, lid. 303, 583 
Aluminium Llmited 52, 57, 583, 585 

393, 418 

Aluminium du Canada, Llmitre 51, 52, 140, 148, 348, 659 
Alwinsal Potash of Canada Limited 16, 521, 522, 523 
Amalgamated Coals Ud. 317 
Amax Exploration, Inc. 389 
Amerada Petroleum Corporation 573 
American Metal Climax, lnc. 389, 524 
American Olean Tile Company, Inc. 605 
American Potash and Chemical Corporation 528, 612 
American Smelting and Refining Company 88, 143, 198, 202, 391, 

429, 504, 507' 508, 664, 
667' 673 

Anaconda American Brass limited 210 
Anaconda Company, The 53, 391 
Anaconda Company (Canada) Ud., The 196, 201, 206, 431, 511, 

667. 668. 670 
Anglo American Corporation of South Africa Limited 247, 493, 

650 
Anglo-American Molybdenite Mining Corporation 126, 385, 387, 

388 
Anglo-Rouyn Mines Limited 205, 431 
Annco Mines Limited 428, 430 
Antoine Silver Mines lid. 89 
Anvil Mining Corporation Limited 89, 508, 665 
Apollo Minerals lid. 521 
Aquitaine Company of Canada Ud. 444, 521 
Arlington Silver Mines lid. 89 
Armco Steel Corporation 241 
Armour Chemical Industries lid. 528 
Armour & Company 520 
Arnaud Pellets 18, 122, 230, 238, 239, 240, 243, 269, 271 
Asbestos Corporation Limited 69, 70 
Associated Arcadia Nickel Corporation Limited 402 
Atlantic Coast Copper Corporation Limited 195, 198, 202, 429 
Atlantic GYPsum Limited 311, 312 
Atlantic Refining Company, The 521 
Atlas Light Aggregate Ltd. 41 
Atlas Steels Division de la Rio Algom Mines Limited 266, 368, 

293, ~as, 623, 632 

Atlas Titanium Llmited 623 
Aunor Gold Mines Limited 428, 430 
Avon Coal Company, Limited 316 

B. A. C. M. Llmited 149 
Baffinland Iron Mines Llmited 247 
Bagdad Copper Corporation 391 
Baker Talc Limited 603 
Ban.ff Oil Ltd. 444 I 521 
Bankeno Mines limited 509 
Barnat Mines Ud. 427, 429 
Baroid of Canada, Ud. 115, 121 
Barrington Exploration Corporation Llmited 511 
Bask.atong Quartz Products 561 
Battle River Coal Company Llmited 317 
Bay Steel Corporation 268 
Baycoat Limited 268 
Bayfield Oil & Gas Ud. 521 
Bell Asbestos Mines, Ud. 69 
Beralt Tin and Wolfram lid. 629 
Bestwall Gypsum Division de la Georgia-Pacl!ic 

Corporation 310, 311 
Bethlehem Copper Corporation Ltd. 201, 206. 385, 387, 388, 431 

Bethlehem Steel Corporation 182, 241 
Bevcon Mines limited 427, 430 
Big Na.ma Creek Mines limited 195 
Bilson Quebec Mines Limited 399 
Bison Petroleum & Minerals Umited 521 
Black Clawson-Kennedy Ltd. 418 
Black Gem Coal Company lid. 317 
Black Nugget Coal Ltd. 317 
Blackburn Brothers, Limited 377 
Bonnechere Lime Limited 149 
Bousquet, Adrien 148 
Bow River Pipe Llnes Ud. 455 
Bowden Lake Nickel Mines Limited 407 
Boyles Bros. Drilling Company, Ltd. 632 
BP Refinery Canada limited 458 
Braden Copper Company 392 
Bralorne Pioneer Mines Llmited 371, 431, 432, 510 
Bras d 'Or Coal Co. Ltd. 316 
Brinco Holdings Ud. 521 
British American Oil Company 

Llmited, The 285, 451, 459, 521, 573, 575 
British Columbia lightweight Aggregates Ud. 40 
British Columbia Molybdenum Llmited 387, 388 
British Newfoundland Exploration Limited 198, 202, 289, 453 
British Titan Products (Ganada) Llmited 619 
British Titnn Products Company Llmited 619 
Broughton Soapstone & Quarry Company, Limited 605 
Broulan Reef Mines Limited 428, 430 
Brunner Mand Canada, Limited 149, 542, 543 
Brunswick Fertilizer Corporation Limited 309, 467 
Brunswick Mining and Smelting Corporation Limited 81, 88, 95, 

196, 198, 202, 207, 268, 467, 496, 504, 507, 508, 510, 511, 
575, 664, 666, 667, 668, 673 . 

Brynn.or Mines Limited 238, 240, 247, 385, 387, 388 
Building Products of Canada Llmlted 303 
Bulkley Valley Collieries, Limited 318 
Bunker Hill Company, The 509, 663 
Burgess Battery Company Limited 368 
Burlington Steel Company Division de la Slater Steel 

Industries Limited 268 
Burnstad Coal Lld. 317 



C. H. Nichols Co. Ltd. 317 
C.J. Hoyt Co. Ltd. 317 
Caland Ore Company Limited 18, 122, 230, 238, 240, 244 
Calumet & Hecia of Canada Limited 214 
Calumet & Hecia, Inc. 359 
Camflo Mattagami Mines Limited 427, 429 
Campbell Chibougamau Mines Ltd. 196, 198, 203, 429 
Campbell Red Lake Mines Limited 428, 430 
Camrose Collieries Ltd. 317 
Can-Fer Mines Llmited 244, 267 
Canada Cement Company, Llmited 136, 167, 170, 173, 174, 175, 

312 
Canada and Dominion Sugar Company Llmited 149 
Canada Talc Industries Llmited 605 
Canada Tungsten Mining Corporation Llmited 626 
Canadian Brine Llmited 542 
Canadian British Aluminium Company Limited 45 
Canadian Carborundum Company, Limited 35 
Canadian Copper Refiners Llmited 83, 88, 211, 548, 553 
Canadian Electrolytic Zinc Llmited 129, 133, 467, 658, 668 
Canadian Exploration, Llmited 505, 508, 667, 670 
Canadian Fina Oil Limited 573 
Canadian Gypsum Company, Limited 40, 149, 303, 310, 311, 312 
Canadian Industries Limited 242, 467 
Canadian Jamieson Mines Limited 200, 207, 666 
Canadian Johns-Manville Company, Limited 69, 70, 303 
Canadian Keeley Mines Llmited 88, 94 
Canadian Malartic Gold Mines Limited 399, 427 
Canadian Petrofina Limited 648, 649 
Canadian Refractories Llmited 157, 348 
Canadian Rock Salt Company Limited, The 542, 543, 544 
Canadian Salt Company Limited, The 542, 543, 544 
Canadian Steel Foundries Division de la Hawker 

Siddeley Canada Ltd. 268, 393 
Canadian Sugar Factories Limited 149 
Canadian Superior Oil Ltd. 573 
Canadian Titanium Pigments Llmited 483, 616, 619, 623 
Canadian Westinghouse Company Limited 418, 632 
Canberra Oil Company Ltd. 521 
Canmore Mines, Llmited, The 318, 333 
Carborundum Co. 623 
Carborundum Metals Climax, Inc. 623 
Carey-Canadian Mines Ltd. 69 
Cariboo Gold Quartz Mining Company, Limited, The 431, 432 
Carleton Lime Products Co. 149 
Carol Pellet Company 19, 122, 123, 239, 240, 248 
Casino Silver Mines Ltd. 89 
Cassiar Asbestos Corporation Limited 69, 70 
Cell-Rock Inc. 40 
Central-Del Rio Oils Limited 449, 521 
Central Farmers Fertilizer Co. 524 
Cerro de Pasco Corporation Limited 124 
Charles Pfizer and Company 1~3, 359 
Chemalloy Minerals Limited 341, 414 
Chemical Llme Llmited 149 
Chestico Mining Corporation Llmited 316 
Chevron Standard Limit.ed 573 
Chime Gold Mines Limited 430 
Chromium Mining & Smelting Corporation, 

Limited 157, 368, 561 
Ciment Ind~pendant inc. 173, 174 
Ciments Lafarge Qu~bec Ltee 173, 174 
Ciment Qu~bec Inc. 167 
Cindercrete Products Limited 40 
City Savings & Trust Company 521 
Cleveland-Cliffs Iron Company, The 241, 245, 248 
Climax Molybdenum Company 389, 390, 623, 629 
Coast Copper Company, Limited 238, 240, 247, 431, 432 
Cobalt Refinery Llmited 83, 88, 181 
Cochenour Willans Gold Mines, Llmit.ed 428, 430 
Coleman Collieries Limited 318 
Columbian Oil Limited 521 
Columbium Mining Products Ud. 414, 415 
Comalco Industries Limited 57 
Cominco Ltee 15, 74, 76, 81, 83, 84, 88, 124, 128, 129, 196, 

198, 201, 202, 206, 238, 240, 242, 247, 268, 337, 371, 414, 
429, 431, 432, 466, 468, 496, 503, 504, 505, 509, 521, 523, 
524, 571, 575, 658, 661, 662, 663, 667, 668, 670 

Commissariat a l 1Energie Atomique 636 
Comox Mining Company Limited 318 
Compagnie de Potasse du Congo 528 
Compagnie G~n~rale Electrique du Canada Llmitee 393, 632 
Compagnie Northern Electric, Llmitee 214 
Coniagas Mines, Llmited, The 88, 429, 504, 506, 667, 672 
Consolidat.ed Block and Pipe Ltd. 40 
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Consolidated Concrete Llmited 40 
Consolidated Morrison Explorations Limit.ed 524 
Consolidated Mosher Mines Llmlted 428, 430 
Consolidat.ed Murchison (Transvaal) Gold.fields and 

Development Company Limit.ed 76 
Consolidated Rambler Mines Limited 195, 198, 202, 426, 429 

664, 667. 673 
Continental Iron & Titanium Mining Limited 619 
Continental Minerals Incorporated 521 
Continental Ore Co. (Canada) limited 157 
Continental Ore Corporation 415 
Continental Potash Corporation Limited 521 
Continental Titanium Corp. 483, 619 
Continuous Colour Coat Llmited 269 
Copper Soo Mining Company Limited 510 
Copperfields Mining Corporation Llmit.ed 198, 200, 204 
Coulee Lead and Zinc Mines Llmited 414 
Courtaulds (Canada) Llmited 594 
Cowichan Copper Co. Ltd. 201, 206 
Craigmont Mines Llmited 206 
Cre.st Exploration Limited 247 
Crown Zellerbach Canada Llmited 149 
Crows Nest Industries Limited 318, 330, 333 
Crow's Nest Pass Coal Company, Limited, The 333 
Crucible Steel of Canada Ltd. 393, 418, 632 
Crucible St.eel Company of America 623 
Cutler Acid Limited 242 
Cyanamid of Canada Llmited 149 
Cyprus Mines Corporation 89, 508, 665 

D. W. & R.A. Mills Llmited 317 
Dafoe Minerals Llmit.ed 521 
Deer Horn Mines Llmited 88 
Delora Smelting & Refining Company, limited 632 
Demerara Bauxite Company 53 
Denison Mines Llmited 610, 635, 636, 637, 639, 641 
Derby Metals & Minerals limited 157 
Dickenson Mines Limited 428, 430 
Discovery Mines Llmited 431, 432 
Oistribuidora e Exportadora de Minerios e Adubos, S.A. 412 
Dome Mines Llmited 428, 430 
Dominion Brake Shoe Company, Llmited 393 
Dominion Bridge Company, Llmited 269 
Dominion Briquettes and Chemicals Ltd. 333 
Dominion Coal Company, Limited 316 
Dominion Colour Corporation Limited 393, 632 
Dominion Foundries and Steel, Limited 230, 239, 242, 245, 248, 

268, 269, 332, 368, 393 
418 

Dominion Gulf Company 414 
Dominion Industrial Mineral Corporation 34, 559, 561 
Dominion Iron & Steel Limited 40 
Dominion Lime Ltd. 148 
Dominion Magnesium Llmit.ed 112, 140, 141, 143, 144, 149, 

353, 357. 358, 623, 644, 646 
Dominion Steel and Coal Corporation, Umited 316, 332, 368, 

393 
Domtar Chemicals Llmited 149, 521, 542, 543, 544 
Domtar Construction Materials Ud. 40, 303, 310, 311, 312, 

313 
Dow Chemical of Canada, Llmited 542, 639, 644 
Dow Chemical Company, The 357, 359 
Drummond Coal Company Limited 316 
Oufferin Mining Llmit.ed 317 
Ouisburger Kupferhiitte 182 
Duval Corporation 391, 521, 523, 524 
Dynasty Explorations limited 89, 508, 665 

E. Montpetit et Fils uee 561 
East Coast Smelting and Chemical Company Limited 511, 668 
East Malartic Mines, Limited 427, 430 
Echo Bay Mines Ltd. 81, 88 
Echo-Ute Aggregate Ltd. 40 
Eddy Match Company, Limited 40 
Edmonton Concrete Block Co. Ltd. 40 
Egg Lake Coal Company Limited 317 
El Paso Natural Gas Company 297 
Eldorado Mining and Refining Llmlted 181, 636, 637, 640, 

641, 643 
Electric Reduction Company of Canada, Ltd. 467, 583, 596 
Electro Refr8.ctories & Abrasives Canada Ltd. 35 
Empire Development Company, Llmited 230, 238, 240, 247, 

248 
En-Ola Explorations Llmited 559 
Endako Mines Ud. 385, 387, 388 



Engelhard Industries of Canada Llmited 157 
Engelhard Industries, Inc. 487, 493 
Engrais du Saint-Laurent ltt'.\e, Les 467 
Evans Coal Mines Limited 316 
Evenlode Mines Limited 389 
Exolon Company, The 35 

F. Hyde & Company, Llm.ited 40 
Falconbridge Nickel Mines, Limited 14, 16, 179, 180, 200, 204, 

208, 209, 210, 212, 238, 242, 245, 247, 248, 399, 401, 402, 
403, 404, 406, 407, 408, 410, 430, 490, 492, 493 

Featherock Inc. 41 
Federate Pipe Lines Ltd. 458 
Ferro Technique Limited 632 
Ferrox Iron Ltd. 481 
Finsider of Italy 242 
First Maritime Mining Corporation Limited 195, 198, 202, 207, 

429 
Fiexar Mines Limited 94 
Flintkote Company, The 312 
Flintkote Company of Canada Limited, The 311, 312 
Flintkote Mines Limited 69 
Foote Mineral Company 341 
Forestburg Collieries Limited 317 
Fox, Alfred 317 
Fox Coulee Coals Ltd. 317 
Francana Oil & Gas Ltd. 525 
Fundy Gypsum Company Limited 310, 311, 314 
Furukawa Magnesium Company 358 

Gaspe Copper Mines, Limited 18, 88, 126, 195, 196, 198, 203, 
207' 212, 385, 387' 388, 429, 548 

Gebrli.der Borchers AG 182 
General Mining and Finance Corporation Limited 493 
General Refractories Company of Canada Limited 157, 348 
Genex Mines Llmited 200 
Georgia-Pacific Corporation 311 
Giant Mascot Mines, Limited 89, 206, 403, 405, 492, 510 
Giant Soo Mines Limited 510 
Giant Yellowknife Mines Limited 431, 432 
Glen Lake Silver Mines Limited 88 
Goetz, John B. 521 
Golden Eagle Oil and Gas Llmited 289, 453 
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Golden Eagle Refining Company of Canada, Llmited 458 
Golsil Mines Limited 94, 510 
Granby Mining Company Limited, The 201, 206, 209, 241, 431, 432 
Grancluc Mines, Limited 209, 210 
Grant Industries Division de Eddy Match Company, Limited 40 
Great Canadian Oil Sands Limited 448, 455, 566, 648 
Great Canadian Potash Corporation Llmited 521 
Great Plains Development Company of Canada, Ltd. 448 
Great West Coal Company, Llmit.ed 317 
Greenwood Coal Company, Limited 316 
Ground, John D. 521 
Gunnar Mining Limited 637 

Halco Mining, Inc. 57 
Hallnor Mines, Limited 428, 430 
Hanna Mining Company, The 241 
Hanna Nickel Smelting Company, The 408 
Harvey Aluminum (Incorporated) 57 
Hawker Siddeley Canada Ltd. 268 
Hawkes, R. 317 
Headway Red Lake Gold Mines, Llmited 414 
Heath Steele Mines Limited SB, 95, 196, 198, 202, 429, 504, 507, 

508, 511, 664, 667. 673 
Hedman Mines Llmited 70 
Hiho Silver Mines Limited 88, 94 
Hilton Mines, Ud. 238, 240, 244 
Hoesch Iron Ores Ltd. 240, 242 
Hollinger Consolidated Gold Mines, Llmited 85, 88, 241, 428, 430 
Home Oil Company Limited 573 
Homestake Mining Company 522 
Houston Olis Llmited 521 
Hudson Bay Mining and Smelting Co., Limited 88, 94, 129, 133, 

200, 201, 205, 209, 212, 247, 431, 432, 504, 506, 548, 573, 
658, 663, 665, 667, 668, 671 

Hudson's Bay Oil and Gas Company Limited 285, 293, 455, 468 
Hugh-Pam Porcupine Mines Llmited 428, 430 
Huntingdon Fluorspar Mines Umited 583 
Husky-Dominion Briquets 333 
Husky Oil Canada Ltd. 448 
Husky Pipeline Ltd. 455 

Iko Asphalt Roofing Products Limited 303 
Imperial Chemicals Limited 528 
Imperial Oil Enterprises Ltd. 458 
Imperial OU Limited 262, 283, 288, 448, 451, 453, 521, 523, 

573, 575 
Industrial Fillers Limited 115 
Industrial Granules Ud. 303 
Industrial Minerals of Canada Umited 34, 559, 561, 598 
Industries Dosco Umit6e, Les 238, 242 
Inland Cement Industries Umited 167, 173 
lnland Steel Company 242 
Inspiration Limited 414 
Instant Steel Co. 240 
Inter-City Gas Utilies Ud. 294, 295 
Interlake Steel Corporation 242 
International Iron Mines Ltd. 241 
International Minerals & Chemical Corporation 467, 523 
International Minerals & Chemical Corporation 

(Canada) Umited 34, 226, 516, 519, 521, 598 
International Mining Corp. 417 
International Nickel Company of Canada, Limited, The 14, 15, 

16, 18, 85, 88, 178, 179, 180, 197, 199, 204, 208, 210, 211 

2u,=.=.•.m.~.-.-.a.~.-.-. 
492, 493, 548, 553, 571, 575 

International Nickel Company (Mand) Limited, The 179 
Interprovincial Pipe Llne Company 453, 454, 458, 461 
Interprovincial Steel and Pipe Corporation Ud. 270 
Iron Bay Mines Limited 230, 245 
Iron Ore Company of Canada 18, 19, 230, 238, 239, 241, 244, 

248 
lrving Refining Limited 575 

J. K. Smit & Sons of Canada Limited 632 
James, William 521 
Jedway Iron Ore Limited 238, 241, 247 
Jefferson Lake Petrochemicals of Canada Ud. 573 
Jet Construction Ud. 317 
Joggins Mining Company Limited 316 
Johnsby Mines Limited 504, 505, 667, 670 
Johnson, Matthey & Co., Limited 487, 612 
Johnson Ma.tthey & Mallroy Limited 632 
Jones & Laughlin Steel Corporation 18, 230, 238, 240, 241, 245 
Joutel Copper Mines Llmited 197, 207. 666 

Kaiser Aluminium & Chemical Corporation 53, 407 
Kalium Chemicals Limited 516, 518, 520, 521, 523 
Kam-Katia Porcupine Mines, Limited 198, 200, 205, 666, 6'i7, 671 

Kennametal of Canada, Llmited 632 
Kennametal Inc. 632 
Kennecott Copper Corporation 243, 387, 390, 391, 414, 417, 616 
Kermac Potash Company 526 
Kerr Addison Mines Limited 428, 430, 508, 665 
Kerr-McGee Oil Industries, Inc. 521, 525 
Key Anacon Mines Limited 95, 196, 207, 511, 668 
Kildonan Concrete Products Ud. 40 
King Resources Company 521 
Kleenbirn Collieries, Limited, The 317 
Knapsack Griesheim A. G. 358 
Knox, Harold 317 
Kodiak Pelrolcums Ud. 448 

Lafarge Cement of North America Ud. 167, 174, 175 
Lake Asbestos of Quebec, Ud. 69, 71 
Lake Dufault Mines, Umited 88, 95, 198, 203, 429, 663, 667, 

672 
lake Ontario Cement Limited 167, 173 
Lake Shore Mines, Limited 427, 430 
l.amaque Mining Company Limited 427, 428, 430 
Lamothe, N. 149 
Langis Silver & Cobalt Mining Company Llmited 88 
I.aurentide Chemicals & Sulphur Ud. 575 
I.aurentide Perlite Inc. 40 
Leeds Metals Company Ud. 559 
Leitch Gold Mines Limited 428, 430 
Lethbridge Collieries, Limited 318, 333, 336 
Llonite Abrasives, Umited 35 
Lithium Corporation of America, Inc. 341 
Little Narrows Gypsum Company Limited 310, 311, 314 
Loder's Lime (Company) Umited 149 
Logjam Silver Mines Limited 89 
London Pride Silver Mines Ltd. 504, 505, 667, 670 
London and Scandinavian Metallure:lcal Comoanv 612 
Loram Ltd. 240 



Lorraine Mining Company Umited 197, 198, 399, 403, 404, 
430. 492, 493 

Lowphos Ore, Llmited 238, 241, 245 
l.J.m-Echo Gold Mines Llmited 200 
Lynass, John 317 

Macassa Gold Mines Limited 428, 430 
Macleod-Cockshutt Gold Mines Llmited 428, 430 
Macro Division de la Kennametal Inc. 418, 623, 632 
Madsen Red Lake Gold Mines Llmited 428, 430 
Magnesium Elektron Limited 359 
Magnet Cove Barium Corporation 115, 195, 202, 504, 667, 673 
Magnet Cove Barium Corporation Ud. 88, 121, 507 
Malartic Gold Fields Limited 427 
Mallory Battery Company of Canada Limited 368 
Manitoba Rolling Mills Division de la Dominion 

Bridge Company, Llmited 269 
Manitoba and Saskatchewan Coal Company Limited 317 
Manitoba Sugar Company, Llmited, The 149 
Manitou-Barvue Mines Llmited 88, 198, 203, 430, 504, 506, 

667' 672 
Mannesmann Canadian Iron Ores Ud. 240, 242 
Marban Gold Mines Limited 427, 430 
Mar bridge Mines Limited 198, 399, 403, 404, 492, 493 
Marchant Mining Company Ltd. 399 
Mariner Mines Limited 195 
Maritime Cement Company Limited 167, 173 
Marrnoraton Mining Company, Ud. 238, 241, 245 
Masterloy Products Llmited 387, 388, 412, 418, 632, 648 
Mastodon-Highland Bell Mines Limited 88, 504, 505, 667, 670 
Mattagarni l.ake Mines Limited 88, 198, 203, 430, 663, 667, 672 
McAdam Mining Corporation Llmited 71 
Mcintyre-Porcupine Mines, Llmited 94, 198, 205, 428, 430, 431 
McKenzie Red Lake Gold Mines Llmited 428, 430 
Medusa Products Company of Canada, Limited 167, 170 
Merrill Island Mining Corporation, Ltd. 198, 203, 429 
Metal Mines Limited 200, 205, 401, 402, 403, 405, 492, 493 
Metallium Corporation 629 
Metallurg (Canada) Ltd. 157, 418 
Metallurgical Products Company Limited 418 
Michiels Umited 317 
Michigan Chemical Corporation 610, 612 
Michigan Wisconsin Pipe Line Company 448 
Mid-West Expanded Ores Co. Ltd. 40 
Midwest Chemicals Limited 593 
Midwestern Gas Transmission Company 296 
Mill City Petroleums Limited 521 
Minerals & Metal Trading Corp. 621 
Mines de Poirier inc. 196, 198, 666 
Minnesota Minerals Llmited 301 
Minoca Mines Ud. 209, 210 
Miramichi l.llmber Company (Limited) 317 
Miron Company Ltd. 40, 167 
Mitsue Pipeline Ud. 454 
Molybdenite Corporation of 

Canada Llmited 125, 126, 385, 387, 388 
Molybdenum Corporation of America 390,414, 417, 610, 611, 612 
Molybdenum Limited 389 
Monnaie royale du Canada 85, 88, 421, 434 
Montreal Pipe Line Company Limited 453 
Mount Nansen Mines Limited 89 
Mount Pleasant Mines Limited 220,586 
Mountain Minerals Limited 115 
Mt. Washington Copper Co. Ud. 201, 206 
Mule Creek Oil Company, Inc. 521 
Multi-Minerals Limited 464 
Munro Copper Mines Llmited 200 

National Asbestos Mines Llrnited 69, 71 
National Carbon Limited 368 
National Distillers & Chemical Corp. 623 
National Gypsum (Canada) l.td. 310, 311, 314 
National Gypsum Company 310 
National Lead Company 619 
National Potash Company 521 
National Slag Limited 40 
National Steel Corporation 241 
National Trust Company, Limited 521 
Nelco Metals Inc. Division de la Charles Pfizer 

and Company 143, 359 
New Calumet Mines Limited 88, 429, 504, 506, 667, 672 
New Hosco Mines Limited 18, 198, 203, 430, 666, 673 
New Imperial Mines Ltd. 18, 209, 210 
New Jersey Zinc Company, The 243, 511, 616, 668 
New Jersey Zlnc Exploration Company (Canada) Ud. 401 
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New Metals and Chemicals Limited 612 
New QJ.ebec Raglun Mines Limited 399 
Newfoundland Fluorspar Limited 
Newfoundland Minerals Limited 605 
Newfoundland Steel Company Limited 270 
Newfoundland Zinc Mines Limited 668 
Nicolet Asbestos Mines Ud. 69, 70 
Nigadoo River Mines Limited 95, 511, 668 
Nimpkish Iron Mines Ltd. 241 
Niobium Corp. 417 
Nipisi Pipeline l.td. 454 
Nippon Soda Co. Ud. 623 
Noranda Copper Mills Ud. 210, 214 
Noranda Mines Limited 81, 88, 198, 200, 203, 213, 240, 385, 429. 

430, 504, 506, 521, 523, 524, 548, 
571, 575' 667' 671 

Noranda Sales Corporation l.td. 524 
Norbeau Mines (Quebec) Limited 427, 429 
Norlartic Mines Limited 427, 430 
Norman I. Swift, Ltd. 317 
Normetal Mining Corporation, 

Limited 88, 198, 203, 430, 571, 667, 672 
Norsk Bergverk A/S 412 
Norsk Hydro-Elektrisk 359 
North Coldstream Mines Llmited 200, 205, 430 
North Star Cement Llmited 88, 167, 173, 174 
North West Coal Co. Ud. 317 
Northern and Central Gas Company Limited 296 
Northern Ontario Nab.lral Gas Company Limited 296 
Northern Pigment Company, Limited 481 
Northwest Nitro-Chemicals Ltd. 467 
Northwestern Utilities, Llmited 294 
Norton Company 35, 348 
Nottal Brother a 317 
Nova Beaucage Mines Limited 414 
Nova Scotia Sand and Gravel Limited 34 
Nuclear Corporation of America 612 

Oakdale Mines Limited 430 
Ocean Cement Llmited 40, 167, 174, 175 
Old Sydney Collieries Division de la Dominion Steel 

and Coal Corporation, Limited 316 
Ogle bay Norton Company 240, 245 
Opemiska Copper Mines (QJ.ebec) Limited 88, 198, 203, 429 
Orchan Mines Limited 18, 198, 204, 430, 663, 666, 667, 672 
Orecan Mines Ud. 230, 238, 241, 247 
Oregon Metallurgical Corp. 623 
Ormiston Mining and Smelting Co. Ltd. 593, 594 
Osaka Titanium Manufacturing Co. 623 
Ost.ertag, Charles 317 

Pacific Petroleums, Ltd. 293 
Pacific Silica Limited 562, 583 
Pamour Porcupine Mines, Limited 428, 430 
Pan American Petroleum Corporation 283, 285, 288, 453, 573 
Panhandle Eastern Pipe Line Company 299 
Parsons, B. A. 314 
Patino Mining Corporation, The 198, 204, 429 
Pato Consolidated Gold Dredging Ltd. 417 
Pax International Mines Llmited 389 
Peace River Mining & Smelting Ltd. 245, 247 
Peace River Oil Pipe Line Co. Ltd. 455, 458 
Pechiney, Compagnie de Produits Chimiques et 

Electrometallurgiques 357, 612 
Peel-Elder Limited 427, 429 
Pembina Mountain Clays Ud. 121 
Pembina Pipe Line Ltd. 455 
Perlite Industries Reg'd. 40 
Peso Silver Mines Limited 89 
Petrogas Processing Ltd. 573 
Pezim, Murray 521 
Phelps Dodge Corporation 39 2 
Phelps Dodge Corporation of Canada, Limited 389, 391 
Philip Carey Company Ud. , The 303 
Phlllpp Brothers (Canada) ltd. 157 
Phillips Cables Limited 214 
Phoenix Copper Division de la Granby Mining 

Company Limited, The 431, 432 
Pickands Mather & Co. 240, 242, 248 
Pickle Crow Gold Mines, Limited 428, 430 
Pilkington Brothers (Canada) Limited 224 
Pine Point Mines Llmited 17, 132, 496, 504, 505, 508, 509, 662 

665' 667 ' 671 
Pirelli Cables Limited 214 
Pittsburgh Plate Glass Company 520 



Pittsburgh Steel Company 242 
Placid Oil Company 521 
Porcupine Paymaster Llmited 428, 430 
Potash Company of America 516, 521, 522, 523, 524 
Potash Company of Canada Limited 522 
Prairie Potash Mines Limited 521, 525 
Preissac Molybdenite Mines Llmited 126, 385, 387, 388 
Premium Iron Ores Llmited 241, 248 
Preston Mines Limited 428, 430 
Price Brother & Company, Llmited 196 
Producers Pipelines Ltd. 458 
Provo Gas Producers Llmited 295 
Pyramid Mining Co. Ltd. 14, 509, 665 
Pyrites Co., Inc. 182 

Q. M. I. Minerals Ltd. 414 
Quartz Crystals Mines Limited 565 
Quatsino Copper-Gold Mines, Limited 240, 248 
Quebec Cartier Mining Company 238, 241, 244 
Quebec Columbium Limited 414 
Quebec Iron and Titanium Corporation 243, 270, 483, 616, 619, 

622 
Quebec Lithiwn Corporation 340 
Quebec Metallurgical Industries Ltd. 414 
Quemont Mining Corporation, Llmited 88, 198, 204, 429, 571, 

667' 672 

Raffinerie de Sucre de Quebec 149 
Raffinerie Irving du QuCbec Itre, la 458 
Raglan Quebec Mines Limited 399 
Ralph M. Parsons Company 528 
Rand Mines Ltd. 493 
Ratcliffs (Canada) Limited 214 
Ray-0-Vac (Canada) Limited 368 
Reactive Metals Inc. 623 
Read, H. C. 34 
Reco Silver Mines Limited 89 
Red Mountain Mines Llmited 387, 388 
Reeves MacDonald Mines Limited 504, 505, 508, 667, 670 
Refractories Engineering and Supplies Limited 348 
Renabie Mines Llmited 430 
Republic Steel Corporation 241, 623 
Research Chemicals Limited 612 
Restigouche Mining Corporation, Ltd. 511 
Rexpar Minerals & Chemicals Limited 586 
Reynolds Metals Company 53 
Rhokana Corporation Limited 182 
Richfield Oil Corporation 283, 288, 451 
Richmond, G. W. 303 
Rio Algom Mines Limited 196, 200, 201, 204, 205, 610, 623, 

632, 637, 639, 640, 641, 645, 646, 
666 

Rio Tinto Dow Limited 639, 644, 645 
Rio Tinto Nuclear Products Llmited 639, 644, 646 
Rio Tinto-Zinc Corporation Limited, The 610 
River Hebert Coal Company Llmited 316 
Rix-Athabasca Uranium Mines Limited 94 
Robin Red lake Mines Llmited 430 
Rockwood Lime Company Limited 149 
Rogers, L.T. 317 
Royalite Oil Company, Llmited 573 
Rustenburg Platinum Mines Limited 493 
Rusty Lake Mining Corporation 88, 94 

St. Lawrence Cement Company 167, 173, 174 
St. Lawrence Colwnbium and Metals 

Corporation 412, 414, 415, 418 
St. Lawrence Corporation of Newfoundland Limited 586 
St. Mary's Cement Co., Limited 167, 174, 175 
San Antonio Gold Mines Limited 431 
San Manual Copper Corporation 391 
Santoku Metal Industry Company 612 
Sapawe Gold Mines Limited 428, 430 
Saskatchewan Minerals 593 
SaskatchewB.n Power Corporation 287, 294 
Scottish Agricultural Industries Limited 467 
Scurry-Rainbow Oil Limited 283, 449, 521. 
Selkirk Slllca Co. Ltd. 34, 149 
Share Mines & Oils Ltd. 510 
Shawinigan Chemicals Limited 149, 333, 334 
Shell Canada Limited 283, 450, 451, 458, 521, 573, 575 
Sherbro Minerals Ltd. 621 
Sherbrooke Metallurgical Company Limited 659 
Sheridan Geophysics Limited 200, 205, 402 
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Sherritt Gordon Mines, Llmited 18, 181, 200, 205, 399, 402, 
403, 405, 407, 408, 410, 431, 
467' 575. 665 

Sherwin-Williams Company of Canada, Limited, The 34, 479 
Sidbec 271 
Sifto Salt Division de la Domtar Chemicals Llmited 542, 544 
Sigma Mines (Quebec) Limited 427, 430 
Silbak Premier Mines, Limited 510 
Silver Summit Mines Limited 94 
Silver Town Mines Llmited 94 
Silverfields Mining Corporation Limited 81, 88, 94 
Simonds Canada Abrasive Company Limited 35 
Sinclair Oil Corporation 283 
Sirmac Mines Limited 89 
Siscoe Metals of Ontario Llmited 88 
Sissons, R. C. 317 
Slide Hill Coal Co. Ltd. 317 
Slocan Ottawa Mines Ud. 89 
Snowflake Lime Limited 148 
Societe Italiana per ii Magnesio e I.eghe 

di Magnesia, S.P.A. 358 
Societe Metallurgique du Planet 143 
SociCte Miniere du Bou Azzer et du Graaza 182 
SoclCte Minihe CUpra LtCe 88, 95, 196, 198, 203, 496, 504, 

506, 508, 664, 667. 672 
Societe Miniere et M~tallurgique de Larymna-Larco 407 
Societe Miron UCB 173 
Soctete Le Nickel 402, 407 
Societe des Produits Azotea 357, 358 
Socony Mobil Oil of Canada, Ud. 288, 444, 449, 450, 453, 

521, 573 
Sodium Sulphate (Saskatchewan) Ltd. 593 
Solbec Copper Mines, Ltd. 88, 198, 204, 429, 504, 507, 508, 

667' 673 
South Saskatchewan Pipe Line Company 458 
Sout.h West Africa Company Ltd. 651 
Southwest Potash Corporation 521, 523, 524 
Springhill Coal. Mines Limited 316 
Stairs Exploration & Mining Company Llmited 430, 431 
Standard Slag Company 241 
Stanrock Uranium Mines Limited 610, 636, 639, 641 
Star-Key Mines Ltd. 317 
Steel Company of Canada, limited, The 230, 238, 239, 240, 

242, 245, 248, 262, 
268, 271, 331, 368, 393 

Steelman Gas Ltd. 295 
Steep Rock Iron Mines Limited 233, 238, 241, 244, 245, 248, 

267 
Steetley of Canada Limited 140, 349 
Stettler Coal Company Limited 317 
Strathagami Mines, Inc. 238, 248 
Subway Coal Llmited 317 
Sullico Mines Limited 198, 204, 430, 667, 673 
Sullivan Consolidated Mines, Limited 427, 430 
Summit Llme Works Limited 149 
Surluga Gold Mines Limited 430 
Swift Canadian Co. , Limited 522 
Sybouts Sodium Sulphate Co., Ltd. 593 
Sylvite of Canada Ud. 525 

Teck Corporation Llmited 511, 668 
Tenneco Oil & Minerals, Ud. 448 
Tetapaga Mining Company Llmlted 245, 248 
Texaco Exploration Company 285 
Texada Mines Ud. 238, 241, 247, 431 
Texas Gulf Sulphur Company 94, 200, 208, 296, 430, 510, 526, 

573, 575, 665 
Texmont Mines Limited 402 
Th. Goldschmidt A. G. 612 
Thorium Llmited 612 
Ttoxide du Canada limitee 483, 616, 619 
Titanium Metals Corporation 359, 623 
Toho Titanium Industry Co. 623 
Tombill Mines Limited 521, 525, 593, 596 
Torwest Resources (1962} Ltd. 387 
Trans-Canada Pipe Llnes Limited 285, 294, 296, 299 
Trans Mountain Oil Pipe Llne Company 454, 458 
Transvaal Vanadium Co. (Fty) Ltd. 651 
Treibacher Chemische Werke Aktiengesellschaft 612 
Triad Oil Co. Ltd. 448 
Tribag Mining Co., Limited 200 
Tundra Gold Mines Limited 431, 432 
Typpi Oy 612 



Union Carbide Canada Llmited 157, 368, 418, 561 
Union Carbide Corporation 223, 650 
Union Carbide Exploration Ltd. 561 
Union Carbide Metals Company 143 
Union Carbide Nuclear Company 391, 629 
Union Gas Company of Canada, Limited 296, 299 
Union Mini€:re du Haut-Katanga 178 
United Asbestos Corporation Limited 71 
United Canso Oil & Gas Ltd. 448 
United Keno Hill Mines limited 81, 88, 89, 132, 504, 505, 508 

667. 671 
United States Borax & Chemical Corporation 521, 522, 526 
United States Gypsum Company 310 
United States Steel Corporation 241, 623 
Upper Beaver Mines Limited 428, 430, 431 
Upper Canada Mines, Limited 428, 430 
Utility Coals Ltd. 317 

V.C. McMann, Ltd. 317 
Vanadiwn Corporation of America 650 
Vangorda Mines Limited 508, 664, 665 
Vantec Industries Ltd. 40 
Ventures Mining Ltd. 510 
Vereinigte Alwninum Werke A. G. 52, 358 
Vermiculite Insulating limited 40 
Vermont Gas Systems, Inc. 294 

W.R. Grace and Co. 612 
Wabana Mines Division des Industries Dosco Limitee 239 
Wabush Iron Co. Limited 242 
Wabush Mines 18, 230, 238, 239, 240, 242, 269, 271 
Warburg Coal Co. Ltd. 317 
Wasamac Mines Llmit.ed 427, 429 
Welmet Industries Limited 393 
Wesfrob Mines limited 230, 238, 247, 248 

752 

Westcoast Transmission Company Limited 293, 294, 296 
Western Canada Steel limited 268, 271 
Western Chemicals Ud. 544 
Western Co-operative Fertilizers Limited 467 
Western Decalta Petroleum Limited 283 
Western Gypsum Products Limited 40, 309, 311, 312, 313 
Western Insulation Products Ltd. 40 
Western Minerals Ltd. 288, 596 
Western Mines Llmited 89, 201, 209, 509, 664 
Western Nuclear Inc. 510 
Western Potash Corporation limited 523 
Wheel Trueing Tool Company of Canada Llmit0d 632 
Wheeling Steel Corporation 241 
Whitby Potash Ltd. 528 
Whitemud Creek Coal Co. Ltd. 317 
Wlllecho Mines Limited 88, 205, 430, 496, 504, 506, 508, 

667. 671 
Wlllroy Mines Limited 88, 200, 205, 430, 504, 506, 508, 667, 

671 
Wilmar Mines Limited 430 
Winnipeg Supply and Fuel Company, Limited, The 561 
Winnipeg Western land Corporation Llmited 521 
Wolverine Tube Division de la Calumet & Hecia 

of Canada Limited 214 
Wright-Hargreaves Mines, limited 427, 430 

Youngstown Sheet and Tube Company, The 241, 242 
Yttriwn Corporation of America 610 
Yukon Antimony Corporation Ltd. 76 
Yukon Coal Company Umited 318 
Yukon Consolidated Gold Corporation, Limited, The 431, 432 

Zeballos Iron Mines Limited 238, 242, 247 
Zenmac Metal Mines Limited 666 




