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NOTE À L’INTENTION DU LECTEUR 
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ne devrait pas servir d’ouvrage de référence ou de guide dans le cadre d’activités commerciales ou 
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ou d’une autre nature, pour les actes découlant de son utilisation. 
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FAITS SAILLANTS 

 Le prix de l’or a connu une hausse de 297 $US l’once (oz) troy en 2010 et a fini l’année à 

1410,25 $US, le 31 décembre. 

 En dépit du prix élevé du métal tout au long de l’année, la production d’or des mines 

canadiennes n’a que légèrement augmenté pour atteindre 97,1 tonnes (t), d’une valeur de 

3,92 milliards de dollars (G$). 

 Teck Resources Limited a récupéré 2,05  kilogrammes (kg) d’or à partir de cartes de 

circuit imprimé recyclées, lesquels ont servi à fabriquer des médailles d’or décernées lors 

des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010, à Vancouver. 

 

PRODUCTION CANADIENNE 

 

La production d’or des mines canadiennes a totalisé 97,1 t en 2010 (tableau 1 et figure 1). De 

2009 à 2010, le Canada est passé du huitième au neuvième rang des pays producteurs d’or. 

Pendant la même période, le taux de la devise canadienne par rapport au dollar américain a connu 

une hausse impressionnante, et le dollar canadien a dépassé la parité à plusieurs occasions au 

cours du second semestre de 2010. Cette augmentation aurait pu abaisser le prix de l’or sur le 

marché national, mais son prix à l’échelle internationale suivait une tendance haussière au cours 

de la même période. Ainsi, les revenus des mines canadiennes ont fortement augmenté pour une 

troisième année consécutive. 

 

La production canadienne d’or provenant de mines de quartz aurifère a atteint un sommet de 

155 543 kg en 1997. Depuis, elle a diminué de 56 %, mais l’or exploité de ces mines représente 

toujours près de 90 % de la production totale nationale. L’or récupéré comme sous-produit du 

traitement de métaux communs (8,2 t en 2010; tableau 3), constitue toujours la deuxième source 

de ce métal au pays, et ce, même si les quantités produites ont beaucoup diminué dans les 

20 dernières années. La capacité de production de la troisième source d’or, les exploitations de 

placers, a aussi fléchi, passant d’un sommet de plus de 5 tonnes par année (t/a) en 1989, à moins 

de 2 t/a au cours des trois dernières années. La production d’or placérien n’était que de 1,8 t en 

2010. Le tableau 4 présente les données sur la production canadienne d’or de 1988 à 2010, la 

valeur de la production et la part (en pourcentage) qu’elle constitue par rapport à la production 

minérale totale du Canada. La figure 2 illustre l’emplacement des mines d’or canadiennes. 

 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Anaconda Mining Inc. a amorcé la production d’or à la mine Pine Cove, située dans la péninsule 

Baie Verte, dans le Nord-Est de Terre-Neuve, en 2008. Elle a par la suite agrandi l’usine et 

augmenté sa capacité de traitement de minerai à 725 tonnes par jour (t/j). À la fin de 2010, la 

capacité de production d’or annualisée avait atteint la barre des 6800 onces par année (oz/a)
1
. 

Le minerai de la mine Duck Pond de Teck Resources Limited a une teneur en or de 0,9 gramme 



par tonne (g/t), mais l’exploitation de la mine vise le cuivre et le zinc, et la société n’a pas publié 

de données sur la récupération d’or depuis l’ouverture de la mine en 2007. 

 

Nouveau-Brunswick 

 

Toute la production d’or du Nouveau-Brunswick est constituée de sous-produit du traitement de 

minerai de métaux communs à l’usine de fusion de Xstrata plc, située à Belledune, près de 

Bathurst, où 13 328 000 oz d’argent aurifère ont été produites en 2010
2
. 

 

Québec 

 

Ressources Métanor Inc. a produit de l’or en 2010 à la mine à ciel ouvert Barry et à l’usine du 

lac Bachelor, en Abitibi. La capacité de production s’établissait à plus de 60 000 oz/a pendant une 

partie de l’année; la mise en œuvre de travaux d’agrandissement devrait se traduire par un 

accroissement de la production, qui se situerait entre 150 000 et 200 000 oz/a. Métanor possède 

aussi trois propriétés au Québec et une en Ontario qui font actuellement l’objet de travaux 

d’exploration. 

 

La mine Beaufor de Mines Richmont inc., située près de Val-d’Or, a produit 22 258 oz
3
 d’or en 

2010, soit une hausse de 7 % par rapport à la production de 2009. La récupération de l’or était 

effectuée à l’usine de traitement Camflo de Richmont, située à Malartic. La mise en production 

de la mine Francoeur devrait débuter au milieu de 2011, à un rythme de quelque 35 000 oz/a. 

Richmont exécute aussi des travaux d’exploration dans huit autres propriétés au Québec. 

 

La mine Casa Berardi de Mines Aurizon Ltée, dont la réouverture remonte à 2006, a produit 

141 116 oz d’or en 2010. La société prévoit augmenter la production de 10 à 15 % au cours des 

deux prochaines années. La mine Casa Berardi est située à quelque 150 kilomètres (km) au nord 

de Rouyn-Noranda, près de la frontière entre l’Ontario et le Québec. 

 

La IAMGold Corporation possède trois propriétés importantes entre Malartic et 

Rouyn-Noranda. La mine Doyon a fermé en décembre 2009, mais l’exploitation de la 

mine avoisinante, Mouska, devrait se poursuivre jusqu’au début de 2012. Le minerai extrait de la 

mine Mouska a été stocké pendant une grande partie de 2010, et son traitement a débuté en 

septembre. La production annuelle des deux mines a totalisé 33 000 oz d’or. La troisième 

propriété, le projet Westwood, est située à l’est de la mine Doyon. Son ouverture est prévue pour 

le début de 2013. 

 

Mines Agnico-Eagle Limitée possède trois mines en Abitibi, soit les mines LaRonde, Goldex et 

Lapa. La mine LaRonde a produit 162 806 oz d’or en 2010. Les travaux d’agrandissement de la 

mine, amorcés en 2006, permettront d’avoir accès au minerai se trouvant à plus de 3 km sous la 

surface. Des travaux d’accroissement de la capacité de l’usine de traitement et la production de 

minerai extrait dans les nouvelles galeries de la mine devraient être entrepris au milieu de 2011, 

ce qui pourrait faire passer la capacité de production de la mine LaRonde à plus de 333 000 oz/a 

d’ici 2015. 

 



La mine Goldex et l’usine de traitement connexe ont atteint leur capacité de production 

commerciale en août 2008, et en 2010, la production payable a atteint un sommet de 184 386 oz 

d’or. Des travaux sont réalisés sur le site minier pour accroître la capacité de traitement de 

minerai des installations, mais les projets les plus importants sont ceux d’exploration qui visent à 

prolonger la durée de vie de la mine, car on prévoit que le corps minéralisé actuellement exploité 

sera épuisé en 2017. 

 

La mine Lapa a ouvert en mai 2009, et sa production s’est progressivement accrue pour atteindre 

117 456 oz d’or en 2010. Le traitement du minerai est effectué à l’usine de la mine LaRonde 

d’Agnico-Eagle, à 11 km à l’ouest de Lapa. L’exploitation de la zone minéralisée, qui titre 

environ 8,2 g/t d’or, se poursuivra en 2011, et la production pourrait légèrement surpasser celle de 

2010. 

 

En 2010, la production de la mine Kiena de Wesdome Gold Mines Inc. et de son usine de 

traitement, situées près de Val-d’Or, a totalisé 32 000 oz d’or. Wesdome a poursuivi la mise en 

œuvre de programmes de forage ciblant le site de la propriété Kiena et la zone 

minéralisée Dubuisson, découverte à proximité. 

 

La mine Lac Herbin de la Corporation minière Alexis, située près de Val-d’Or, a produit 

22 637 oz d’or en 2010; de plus, 2293 oz d’or ont été récupérées d’un échantillon en vrac prélevé 

dans le cadre du projet d’exploration Lac Pelletier, à Rouyn-Noranda. 

 

La Corporation minière Inmet a produit 125 400 oz d’or à la mine Troilus, dans le Nord du 

Québec, en 2010. Elle a interrompu l’exploitation de la fosse à ciel ouvert en avril 2009, mais a 

poursuivi le traitement du minerai stocké jusqu’à la fin juin 2010. 

 

La Century Mining Corporation a coulé 14 419 oz d’or à partir du minerai extrait à la 

mine Lamaque, un projet que la société prévoit remettre en production en 2011. Century a rouvert 

l’usine de traitement en avril 2010, et elle envisage d’en accroître la production afin qu’elle 

atteigne de 70 000 à 75 000 oz d’or en 2011. 

 

Ontario 

 

Linear Gold Corp. et l’Apollo Gold Corporation ont fusionné au milieu de 2010 pour former 

Brigus Gold Corp., qui assurera l’exploitation de la mine Black Fox, près de Matheson. 

L’exploitation à ciel ouvert, qui constituait jadis la mine souterraine Glimmer, a été rouverte en 

mai 2009. En 2010, la mine Black Fox a produit 67 499 oz d’or, et la société prévoit qu’en 2011, 

sa production se situera entre 80 000 et 84 000 oz. Des travaux souterrains d’agrandissement sont 

en cours sur le site minier et des travaux d’exploration sont réalisés sur des propriétés adjacentes. 

 

En 2009, la Société aurifère Barrick a acquis tous les intérêts de la mine souterraine David Bell 

et de la mine Williams, un complexe combinant une mine souterraine et une mine à ciel ouvert. 

Les deux sites miniers, qui sont situés à Hemlo, à quelque 350 km à l’est de Thunder Bay, se 

partagent les services de l’usine de traitement Hemlo; en 2010, leur production combinée a atteint 

242 000 oz d’or. Cette même année, Barrick a acheté la mine Golden Giant, située à proximité, 



qui avait été mise hors service en 2005. Fortune Minerals Limited, qui a acheté les installations 

de surface de la mine Golden Giant, a terminé le démantèlement et l’élimination des bâtiments et 

du matériel en octobre 2010. Les réserves restantes de la mine devraient être exploitées au moyen 

des installations de la mine David Bell. 

 

La mine Red Lake de Goldcorp Inc., la plus grande mine d’or au Canada, comporte deux 

complexes d’exploitation, soit les complexes miniers Red Lake et Campbell. La production d’or 

du complexe Red Lake a totalisé 703 300 oz en 2010 et selon les estimations, celle de 2011 serait 

de 665 000 oz. L’aménagement d’une galerie de roulage de 5 km est en cours afin de relier les 

galeries de la mine situées au niveau de 5400 pieds et les gisements voisins Bruce Channel et 

Cochenour. À la fin de 2010, 20 % de la galerie avait été construite, et lorsqu’elle sera terminée 

en 2014, elle permettra d’effectuer le roulage du minerai des deux gisements jusqu’aux 

installations de la mine Red Lake, où il sera traité dans l’usine déjà aménagée. 

  

La production de la mine Musselwhite de Goldcorp, située à 480 km au nord de Thunder Bay, 

s’est élevée à 258 600 oz d’or en 2010 et selon les prévisions, elle devrait atteindre la barre des 

265 000 oz en 2011. Les résultats de travaux d’exploration exécutés dans la mine et les zones 

environnantes ont permis de prolonger la durée de vie prévue de la mine, dont l’exploitation 

pourrait maintenant se poursuivre après 2015. 

 

La mine Porcupine de Goldcorp est un complexe qui comprend la mine à ciel ouvert et 

l’usine Dome, la mine Hoyle Pond, la mine à ciel ouvert Pamour, ainsi que d’autres terrains 

miniers situés près de Timmins. La production d’or de la mine était de 265 900 oz en 2010, et elle 

devrait s’établir à 260 000 oz d’or en 2011. La production de ces mines, ouvertes depuis 1910, 

totalise au-delà de 1870 t d’or. En outre, de toutes les mines en Amérique du Nord, la mine Dome 

est exploitée sans interruption depuis le plus grand nombre d’années. La plupart des travaux de 

forage d’exploration sont réalisés dans la zone de la mine Hoyle Pond, et si ceux-ci portent fruit, 

ils pourraient se traduire par un prolongement de la durée de vie de la mine Porcupine. 

 

La mine Eagle River de Wesdome Gold Mines Inc., située à 50 km à l’ouest de Wawa, a produit 

37 000 oz d’or en 2010. L’usine de traitement, qui se trouve à quelque 17 km de la mine, est 

située à proximité de la fosse à ciel ouvert Mishi du complexe Mishi-Magnacon, dont Wesdome 

assure l’exploitation par extraction sélective. La production du gisement Mishi s’est poursuivie 

pendant trois mois et demi en 2009, mais aucun travail de production n’a été signalé en 2010. Les 

réserves et ressources actuelles des gisements Eagle River et Mishi pourront être exploitées 

pendant plusieurs années. 

 

St. Andrew Goldfields Ltd. possédait trois mines en exploitation près de Matheson, en 2010, 

dont la plus importante est la mine Holloway, qui a produit 57 459 oz d’or. La mine Holt, qui a 

rouvert au cours du troisième trimestre de 2010, aurait produit quelque 8292 oz d’or cette année-

là. La troisième propriété en exploitation, le projet Hislop, a amorcé la production à plein 

rendement en 2010, et la production s’est chiffrée à 4682 oz. Le minerai extrait dans les trois 

exploitations est traité à l’usine Holt. En 2011, la production totale de trois mines devrait se situer 

dans la fourchette de 85 000 à 95 000 oz d’or. 

 



La mine d’or Island de Mines Richmont inc., située à 45 km au nord-est de Wawa, a produit 

45 865 oz d’or en 2010. 

 

Kirkland Lake Gold Inc. est propriétaire de la mine Macassa et de l’usine de traitement 

connexe, ainsi que de quatre anciennes propriétés aurifères à Kirkland Lake. La société a produit 

58 394 oz d’or en 2010. En juillet, elle a terminé la première phase d’un programme bipartite de 

remise en état de la mine et d’accroissement de la capacité des installations. Kirkland Lake Gold 

prévoit achever la deuxième phase en 2011, ce qui permettra à la production d’or de la mine 

d’atteindre la plage de 80 000 à 85 000 oz cette année-là, et la fourchette de 120 000 à 140 000 oz 

en 2012. 

 

L’usine de traitement Bell Creek de Lake Shore Gold Corp. a produit 43 500 oz d’or à partir de 

minerai provenant de la mine de Timmins et, dans une moindre mesure, des projets Bell Creek et 

Thunder Creek. 

  

L’or récupéré comme sous-produit de la production de palladium à la mine Lac des Îles de 

North American Palladium Ltd., près de Thunder Bay, a totalisé 2526 oz
4
. 

 

L’or récupéré comme sous-produit du traitement de métaux communs constitue 8,5 % de la 

production canadienne. Il provient principalement du complexe Kidd Creek, à proximité de 

Timmins, et des sites miniers situés dans le bassin de Sudbury, dont les exploitations Fraser, 

Nickel Rim South, Craig et Thayer Lindsley, qui appartiennent à Xstrata plc, Coleman, 

Copper Cliff, Creighton, Garson et Stobie, des propriétés de Vale Limited, ainsi que Levack, 

McCreedy et Podolsky, qui appartiennent à Quadra FNX Mining Company Inc. La production 

des exploitations de Vale aurait totalisé 42 000 oz
5
 d’or. 

 

Manitoba 

 

La San Gold Corporation a signalé que les capacités de production des mines Rice Lake et 

Hinge ont atteint des niveaux records en 2010 : la production totale des deux mines a été de 

43 498 oz d’or. La société poursuit activement des travaux d’exploration dans des gisements 

adjacents où des réserves probables ont été décelées. 

 

L’or récupéré comme sous-produit du traitement de métaux communs au Manitoba constitue plus 

des deux tiers de la production de la province. Les mines 777, Trout Lake et Chisel North de 

HudBay Minerals Inc., à Flin Flon, ont produit quelque 101 000 oz d’or en 2010. Les mines 

Thompson et Birchtree de Vale, situées à Thompson, ont produit entre 10 000 et 20 000 oz d’or. 

En novembre, Vale a annoncé qu’elle fermerait l’usine de fusion et l’affinerie de Thompson d’ici 

2015, mais l’exploitation des mines et du concentrateur se poursuivrait
6
. 

 

Saskatchewan 

 

Claude Resources Inc. est le seul producteur d’or de la Saskatchewan. En 2010, la production de 

la mine Seabee et la production initiale de la mine Santoy 8, qui a ouvert cette année-là, ont 

totalisé 47 300 oz d’or. Les deux exploitations minières se trouvent dans la région de La Ronge et 



utilisent la même usine de traitement du minerai. La société exécute aussi des forages ciblant le 

gisement Amisk. 

 

Au début de 2011, Golden Band Resources Inc. a coulé un lingot d’or de 15,9 kg à partir de 

minerai extrait à la mine Roy Lloyd (gisement Bingo), dont la mise en exploitation remonte à 

2010. Le traitement du minerai, amorcé en décembre 2010, est effectué à l’usine Jolu de la 

société. Celle-ci prévoit entreprendre l’extraction du minerai du gisement Komis/EP en 

janvier 2011. Toutes ces mines sont situées dans la région de La Ronge. 

 

Colombie-Britannique 

 

En 2010, l’Imperial Metals Corporation a produit 47 000 oz d’or à la mine à ciel ouvert 

Mount Polley, près de Likely, ainsi qu’environ 1400 oz d’or comme sous-produit du traitement 

du cuivre, à la mine Huckleberry. 

 

La Northgate Minerals Corporation a produit 100 789 oz d’or
7
 à la mine à ciel ouvert 

Kemess South, située dans la région de Toodoggone, dans la partie centrale nord de la 

Colombie-Britannique. La production de la mine ne devrait totaliser que 12 000 oz d’or en 2011, 

car elle fermera en mars. La mine à ciel ouvert Kemess North, située à proximité, fait 

présentement l’objet d’une évaluation réalisée par Northgate. 

 

La mine Myra Falls de Breakwater Resources Ltd., située sur l’île de Vancouver, a produit 

20 003 oz d’or comme sous-produit, en 2010. La société exécute actuellement des travaux visant 

à améliorer le taux de récupération du métal en 2011. 

 

Teck Resources Limited a signalé que de l’or avait été récupéré comme sous-produit du 

traitement du plomb à l’usine de fusion Trail. La société produit des concentrés ayant une teneur 

en or indéterminée à la mine Highland Valley, mais elle n’a pas publié de données récentes sur la 

production d’or de cette exploitation. Teck est aussi copropriétaire, avec NovaGold Resources 

Inc., du projet d’exploitation de cuivre, d’or et d’argent Galore Creek. 

 

En février 2010, Barkerville Gold Mines Ltd. a acheté la mine QR et l’usine de traitement 

connexe, situées à 73 km à l’est de Quesnel. La réouverture de la mine a eu lieu en septembre et 

le traitement du minerai s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année. Le premier lingot d’argent 

aurifère a été coulé au cours de cette période, et l’or contenu dans les lingots expédiés totalisait 

98,9 kg. La société exécute aussi des forages dans les propriétés Bonanza Ledge, Cariboo Gold et 

Island Mountain. 

 

Sable Resources Ltd. a produit environ 260 kg d’or contenu dans de l’argent aurifère à partir du 

minerai de la mine Shasta traité à l’usine Baker, dans la région de Toodoggone. 

 

 

 

 

 



Yukon 

 

En 2010, la mine de cuivre et d’or Minto de Capstone Mining Corp., située à 240 km au nord de 

Whitehorse, a produit quelque 630 kg d’or dans des concentrés expédiés de la mine. Les taux de 

récupération prévus permettraient de produire plus de 500 kg d’or. 

 

De nombreux permis d’utilisation des terres ont été attribués à des sociétés ou à des particuliers 

prévoyant exploiter des placers au Yukon, particulièrement dans des régions de Dawson City, 

Keno Hill et Carmacks. La production des gisements placériens constitue la plus grande partie de 

la production totale d’or au Yukon. 

 

Nunavut 
 

La mine à ciel ouvert Meadowbank de Mines Agnico-Eagle Limitée, qui se trouve à 78 km au 

nord de Baker Lake, a atteint sa capacité de production commerciale en mars 2010. Après 

seulement neuf mois d’exploitation, sa production d’or pour l’année s’est chiffrée à 265 659 oz. 

La production de 2011 devrait atteindre 362 000 oz. Les travaux d’exploration réalisés sur le site 

se poursuivent afin d’accroître les ressources minérales et de prolonger ainsi la durée de vie de la 

mine, qui est actuellement de neuf ans. 

 

La Newmont Mining Corporation poursuit les activités de construction d’une descenderie dans 

le cadre des travaux d’aménagement de la mine souterraine Doris North, qui fait partie du projet 

d’exploitation d’or Hope Bay, à environ 70 km à l’est de Bathurst Inlet. 

 

FAITS NOUVEAUX AU CANADA 
 

Terre-Neuve-et-Labrador 

 
En 2009, Rambler Metals and Mining plc a acheté l’usine hydrométallurgique de production 

d’or Nugget Pond, située à quelque 40 km de la mine Ming, une ancienne mine d’or de la 

péninsule Baie Verte. En 2010, l’usine traitait le minerai à façon, mais la société prévoit aussi y 

traiter le minerai de la mine Ming, qui devrait rouvrir en 2011 et être exploitée comme mine de 

cuivre où seront récupérés l’or et l’argent comme sous-produits. En outre, à la fin de 2010, 

Rambler négociait avec Metals Creek Resources Corp. les conditions propres à la récupération 

d’or présent dans la matière de surface toujours stockée dans le terril est de la mine Tilt Cove. La 

matière sera camionnée à l’usine de Nugget Pond, située à 23 km, afin d’y être traitée. Le terril 

renferme entre 50 000 et 80 000 t de minerai titrant de 2 à 4 g/t d’or. 

 

La Paragon Minerals Corporation et son partenaire, Crosshair Exploration & Mining Corp., 

ont signalé d’excellents taux de récupération atteints lors d’essais réalisés sur des échantillons 

provenant du projet d’exploitation Golden Promise, qui cible un gisement aurifère mésothermal à 

haute teneur encaissé dans une formation de turbidite, dans la partie centrale de Terre-Neuve. 

 

 



Nouvelle-Écosse 

 
L’exploitation de la mine Dufferin se poursuit de manière intermittente depuis les années 1860, 

mais aucune donnée n’a été publiée sur la production récente de cette installation. Selon des 

rapports du propriétaire, Ressources Appalaches Inc., des quantités d’or pouvant atteindre 

1300 oz auraient été produites en 2006. Toutefois, le circuit de récupération sur le site aurait la 

capacité d’augmenter la quantité d’or récupéré par traitement des résidus miniers stockés. Les 

activités d’exploration signalées sur le site ont permis de cerner plusieurs autres filons minéralisés 

empilés du type gîte en selle. 

 

Au milieu de 2010, Atlantic Gold NL a annoncé la réalisation d’une étude de faisabilité 

concluante sur l’exploitation d’une usine de séparation gravimétrique du minerai extrait d’une 

mine à ciel ouvert, dans le cadre du projet de production d’or Touquoy. Au cours des 

150 dernières années, environ 60 petites mines d’or ont exploité les ressources du groupe de 

gisements sédimentaires qui comprend le gisement Touquoy : leur production a totalisé quelque 

37 t d’or. La société exécute aussi des travaux d’exploration ciblant la propriété Cochrane Hill, à 

environ 80 km. Selon les estimations d’Atlantic, la production globale des deux projets se 

chiffrera à 87 000 oz pour une période de 10 ans. 

 

L’Acadian Mining Corporation possède cinq projets d’exploration ciblant l’or dans des zones 

qui, tout comme dans les projets de Ressources Appalaches et d’Atlantic, englobent des 

formations métasédimentaires du Cambrien et de l’Ordovicien situées dans la région de la 

Eastern Shore de la Nouvelle-Écosse. 

 

Québec 

 

Mines Aurizon Ltée poursuit la mise en valeur de la propriété Joanna, à 20 km à l’est de 

Rouyn-Noranda, en exécutant notamment des travaux d’exploration et des essais de procédés de 

récupération d’or. La société a huit autres projets d’exploration ciblant l’or au Québec. 

 

La mine Sleeping Giant de North American Palladium Ltd. a été mise en état de réparation et 

entretien à la fin de 2008, mais des travaux d’exploration visant à délimiter et à prolonger des 

zones minéralisées se sont poursuivis en 2010, avec l’objectif de justifier la réouverture de la 

mine. La société dirige également des projets de forage sur deux autres sites de la région, à 

quelque 150 km au nord de Val-d’Or. 

 

La Corporation minière Osisko a exécuté des forages de plus de 750 000 mètres (m) dans le 

cadre de travaux d’exploration ciblant ses propriétés dans la région du projet Canadian Malartic. 

La production des propriétés a totalisé plus de 150 t d’or, de 1935 à 1983. La capacité de 

production d’or de la mine Canadian Malartic pourrait atteindre 1,2 million d’onces par année
8
 

une fois la production entamée, en 2011. 

 

Goldcorp Inc. poursuit ses travaux visant la mise en production, à la fin de 2014, du 

gisement Éléonore situé à 520 km au nord-est de Val-d’Or, dans la région de la baie James. Selon 

les résultats d’une étude de préfaisabilité
9
, la production moyenne de l’exploitation se chiffrerait à 



600 000 oz/a pendant 15 ans. Le fonçage d’un puits d’exploration a été amorcé. Les ressources 

mesurées et indiquées du gisement se chiffrent à 3,15 millions d’onces d’or, dans du minerai 

titrant 11,9 g/t d’or. 

 

Ontario 

 

Trelawney Mining and Exploration Inc. prévoit construire, en 2011, une usine de traitement 

sur le site de la mine d’or Chester One, située à mi-chemin entre Timmins et Sudbury, dans le 

Nord de l’Ontario. 

 

La Northgate Minerals Corporation a annoncé le lancement des travaux de construction à la 

mine Young-Davidson, à 60 km à l’ouest de Kirkland Lake. Selon les résultats d’une étude de 

faisabilité, la production annuelle de l’exploitation serait de 170 000 oz d’or pendant 15 ans. Les 

réserves prouvées et probables du gisement totalisent 2,8 millions d’onces d’or. 

 

La Detour Gold Corporation a découvert d’importantes réserves d’or à la mine Detour Lake. En 

2010, la société a entrepris la construction d’une usine de traitement dont la capacité de 

production devrait s’élever à 650 000 oz/a, une fois le rythme d’exploitation commerciale atteint, 

en 2013. Selon une étude de faisabilité publiée en mai 2010, les réserves de la mine à ciel ouvert 

totalisent 11,4 millions d’onces d’or (calculs basés sur un prix de l’or de 850 $US/oz) et les 

ressources mesurées et indiquées, 17,7 millions d’onces d’or. 

 

La Rubicon Minerals Corporation a exécuté d’importants travaux de forage ciblant le 

gisement Phoenix, à Red Lake. Rubicon prévoit que la mise en production aura lieu en 2012, 

même si le projet en est encore à la phase d’exploration avancée. La société utilise le puits et les 

galeries de l’ancienne mine McFinley pour accéder aux zones souterraines du gisement. En 

novembre 2010, Rubicon a annoncé que les ressources présumées du gisement aurifère F2 se 

chiffrent à 6,2 millions de tonnes (Mt) de minerai titrant 20,1 g/t d’or, soit 4,0 millions d’onces 

d’or contenu. 

 

Claude Resources Inc. exécute des travaux d’exploration sur la propriété aurifère Madsen, une 

ancienne exploitation d’or de la région de Red Lake. Au cours de l’année, la société a poursuivi 

les travaux d’assèchement des anciennes galeries. Le 16
e
 niveau a été atteint, ce qui permettra 

d’effectuer l’exploration de la zone riche n° 8 à partir de plateformes de forage souterraines. 

Selon la société, la mine Madsen contient des ressources indiquées totalisant 928 000 oz dans du 

minerai titrant 8,93 g/t d’or, ainsi que des ressources présumées se chiffrant à 297 000 oz dans du 

minerai titrant 11,74 g/t d’or. 

 

La Corporation minière Osisko a fait l’acquisition de Brett Resources Inc., le propriétaire du 

projet d’exploitation d’or Hammond Reef, situé à 175 km au nord-ouest de Thunder Bay. D’après 

une évaluation économique préliminaire publiée en 2009, les ressources présumées totalisent 

5,13 millions d’onces d’or, et une usine de traitement de 50 000 t/j permettrait une production 

annuelle de 369 000 oz d’or pendant 14 ans. Osisko a lancé un vaste programme de forage en 

surface pour mieux évaluer les ressources et en faire des ressources indiquées. 

 



Manitoba 

 

La Alexis Mining Corporation prévoit rouvrir la mine Snow Lake (anciennement la mine 

New Britannia); la production d’or devrait commencer en 2012. 

 

Colombie-Britannique 

 

Dans le cadre du projet Copper Mountain, la Copper Mountain Mining Corporation poursuit la 

construction d’une usine de traitement dont la mise en production devrait avoir lieu en mai 2011. 

Selon les résultats de l’étude de faisabilité, la production annuelle serait de 26 900 oz d’or. 

 

En 2010, Eagle Plains Resources Ltd. a acquis tous les intérêts du projet d’exploitation d’or 

Yellowjacket, situé à 9 km à l’est d’Atlin (Colombie-Britannique). Un lingot d’or de 6,8 kg a été 

coulé en 2008, mais les concentrés aurifères sont maintenant stockés pour traitement à une date 

ultérieure. 

 

Huakan International Mining Inc., anciennement la Merit Mining Corporation, a interrompu 

l’exploitation du projet Greenwood pour réparation et entretien. Le projet comporte trois 

propriétés près d’une usine de traitement à capacité de 200 t/j; des permis d’exploitation à un 

rythme de 72 000 t/a lui ont été délivrés. Huakan effectue aussi des travaux d’exploration dans la 

région de Revelstoke. 

 

New Gold Inc. a franchi une autre étape vers la mise en production du projet New Afton, près de 

Kamloops, en concluant une entente d’envergure avec la Nation Secwepemc. La mine 

New Afton, qui devrait ouvrir en 2012, produira du cuivre, de l’argent et environ 85 000 oz d’or 

par année. 

 

Chieftain Metals Inc. a acheté les intérêts des projets Tulsequah Chief et Big Bull, d’anciennes 

exploitations d’or à partir de gisements polymétalliques situées entre Atlin, en 

Colombie-Britannique et Juneau, en Alaska. L’ancien propriétaire du projet Tulsequah Chief, 

Redcorp Ventures Ltd., a été mis sous séquestre en 2009. En outre, Canarc Resource Corp. a 

poursuivi les travaux de forage à la mine New Polaris, une ancienne exploitation d’or de la 

région. 

 

Seabridge Gold Inc. a accru les réserves aurifères du projet Kerr-Sulphurets-Mitchell en 

exécutant des forages dans le gisement Iron Cap, situé à proximité. Une étude de préfaisabilité 

devrait être réalisée en 2011. 

 

Terrane Metals Corp., une filiale en toute propriété de la Thompson Creek Metals Company, 

a lancé les travaux d’aménagement du projet d’exploitation de cuivre et d’or Mt. Milligan, à 

155 km au nord-ouest de Prince George. La capacité de production de la mine se chiffrerait à 

262 100 oz/a comme sous-produit du traitement du cuivre. 

 

Hawthorne Gold Corp. a poursuivi les travaux de réouverture de la mine Table Mountain et des 

fosses à ciel ouvert connexes, dans le cadre du projet Taurus, près de l’ancienne mine d’or 



Cassiar. À la fin de 2010, la société a subi des modifications dans le cadre desquelles on a 

demandé de changer sa dénomination sociale pour China Minerals Mining Corporation. 

 

En janvier 2010, Skygold Ventures Ltd. a changé sa dénomination sociale pour devenir 

Spanish Mountain Gold Ltd. Elle a poursuivi les travaux ciblant les gisements aurifères 

encaissés dans des formations sédimentaires des projets Spanish Mountain, Thunder Ridge, 

Manson Creek, Willow River et Dunkley. 

 

En novembre 2010, Environnement Canada a rejeté la proposition de Taseko Mines Ltd. pour 

l’exploitation de la mine Prosperity. En septembre 2009, le ministère de l’Environnement de la 

Colombie-Britannique a annoncé l’approbation du projet d’exploitation de cuivre et d’or 

Mt. Milligan, situé dans la partie centrale de la province, dont la mise en valeur sera assurée par 

Terrane Metals Corp. D’autre part, Max Resource Corp. a interrompu les travaux 

d’exploration du projet Crowsnest, à la suite de l’annonce selon laquelle le gouvernement 

provincial n’accorderait aucun permis d’exploitation minière dans la vallée Flathead. 

 

Yukon 

 

En 2008, Underworld Resources Inc. a prélevé des échantillons de sol contenant des 

concentrations anomales d’or, ce qui a entraîné une intense période de jalonnement dans la zone 

située à quelque 95 km au sud de Dawson, puis la découverte du gisement Golden Saddle. En 

juin 2010, la Kinross Gold Corporation a acquis les intérêts d’Underworld Resources. Le 

gisement Golden Saddle se trouve dans la région appelée « White Gold District », et cette 

découverte a soulevé l’intérêt de nombreuses sociétés qui réalisent actuellement des projets 

d’exploration dans la région. 

 

Des indices aurifères dont la teneur en or peut atteindre 15 g/t, mais qui ne contiennent que de 

petites quantités de minerai sont situés au nord-ouest de Carmacks et à moins de 15 km d’un 

gisement polymétallique appartenant à Northern Freegold Resources Ltd. Un autre groupe de 

gisements à teneur relativement élevée en or est situé à proximité de Carcross. Les projets les plus 

avancés de la région sont ceux de New Pacific Metals Corp., qui a fait l’acquisition de 

Tagish Lake Gold Corp. en 2010. Des travaux de forage sont actuellement exécutés par 

Victoria Gold Corp. dans le cadre du projet d’exploitation d’or Eagle qui vise un gisement 

important à faible teneur situé au nord de Mayo. 

 

Territoires du Nord-Ouest 

 

Le projet ciblant le gisement NICO de Fortune Minerals Limited, qui est situé à 160 km au 

nord-ouest de Yellowknife, a atteint l’étape de la demande de permis d’exploitation minière. 

Fortune prévoit construire une usine de traitement de concentrés à proximité de Saskatoon, en 

Saskatchewan, où seront produits de l’argent aurifère et d’autres métaux. 

 

En juillet 2010, Tyhee Development Corp. (qui s’appelle Tyhee Gold Corp. depuis 2011) a 

publié les résultats d’une étude de faisabilité préliminaire sur le projet d’exploitation d’or 

Yellowknife. 



 

Seabridge Gold Inc. prévoit publier, en avril 2011, les résultats d’une évaluation économique 

préliminaire du projet Courageous Lake, qui comprend des données sur le gisement FAT. 

 

PRODUCTION MONDIALE 
 

En 2010, la production minière de l’Australie, de la Chine et du Ghana a fortement augmenté par 

rapport à 2009, ce qui a contribué à la croissance nette mondiale de quelque 2 % (ou 50 t). La 

Chine et l’Australie occupaient aussi les premier et deuxième rangs des producteurs mondiaux : 

des 2500 t d’or contenu produites à l’échelle mondiale, elles en ont produites 345 t et 255 t, 

respectivement
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 (figure 3). Le regroupement de nombreuses petites exploitations en Chine 

semble avoir favorisé l’accroissement de la production de ce pays. En Australie, deux grandes 

mines ont ouvert en 2009, soit la mine Boddington, qui produit de l’or primaire, et la mine 

Prominent Hill, une mine de cuivre dont la production d’or comme sous-produit est importante. 

Les États-Unis, la Russie, le Pérou et l’Indonésie sont toujours d’importants producteurs d’or. La 

production de l’Indonésie est surtout attribuable à la récupération d’or comme sous-produit du 

traitement du cuivre dans de grandes exploitations, redynamisées par le prix élevé du cuivre en 

2009 et en 2010. 

 

La production d’or du Ghana a dépassé celle du Canada en 2010; l’or constitue un produit 

d’exportation majeur du Ghana depuis le XV
e
 siècle, mais une montée soudaine de sa production 

a été observée en 2009 et en 2010. Le Ghana compte une dizaine de grandes mines et un 

important secteur d’exploitation minière artisanale (à petite échelle). Pourtant, il n’y a aucune 

affinerie sur son territoire. Tout l’or produit doit donc être exporté pour affinage. 

 

En plus de la production minière, environ 1600 t d’or ont été ajoutées aux stocks mondiaux en 

2010 grâce au recyclage. L’or recyclé constitue près de 40 % de l’offre annuelle mondiale. 

 

COMMERCE 

 

Le Canada est un exportateur net d’or, mais en 2010 il a tout de même importé 285 t d’or sous 

différentes formes, surtout de l’or brut (tableau 2). L’or brut comprend les lingots d’argent 

aurifère, qui seraient destinés aux affineries d’or canadiennes pour transformation en lingots d’or 

pur, puis réexportés. Ce service, offert par les affineries du Canada, pourrait expliquer les 

importations provenant du Pérou, de l’Argentine, du Suriname, du Mexique, du Chili, du Guyana 

et d’autres pays ayant des mines d’or. Les importations d’or attribuées au Royaume-Uni peuvent 

en réalité provenir de mines à l’extérieur de la Grande-Bretagne, mais transiter par ses ports avant 

d’arriver au Canada pour traitement. La hausse significative des importations provenant 

d’Argentine pourrait résulter de l’ouverture de la mine de Yamana Gold Inc. en 2009, et de 

l’agrandissement des mines de la Société aurifère Barrick et d’AngloGold Ashanti Ltd. En 

2010, le Pérou, dont la production minière d’or représentait 7 % de la production mondiale, 

constituait toujours la principale source d’importations d’or du Canada. 

 

 

 



Le Canada est le deuxième exportateur d’or vers les États-Unis, et la quasi-totalité de ces 

exportations est sous forme de lingots d’or affiné. Le Mexique, qui occupe le premier rang, y 

expédie du minerai aurifère, des concentrés et de l’argent aurifère, destinés à l’affinage. 

 

MARCHÉS ET PRIX 

 

Au cours des neuf premiers mois de 2010, la demande mondiale d’or destiné à la joaillerie a 

augmenté de 18 % par rapport à 2009
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, et elle s’est élevée à quelque 1990 t pour l’année. La 

demande a été particulièrement forte en Inde, en Chine et au Moyen-Orient, mais elle était tout de 

même moins élevée qu’avant la crise financière de la fin de 2008. La demande industrielle, y 

compris celle du secteur de l’électronique et de la dentisterie, a aussi connu une hausse et s’est 

chiffrée à environ 550 t. Malgré cette augmentation, la demande était inférieure à la moyenne de 

660 t/a établie avant la crise. Parmi les secteurs industriels utilisateurs d’or, le plus important est 

celui des appareils électroniques destinés au grand public. Les investissements sous forme de 

pièces d’or, de lingots et d’autres produits ont augmenté par rapport à 2009 et auraient totalisé 

plus de 1300 t en 2010. À la fin de l’année, les réserves d’or détenues par les gouvernements et 

les organismes intergouvernementaux dépassaient 30 000 t. 

 

De 2001 à 2010, le prix de l’or exprimé en dollars américains a augmenté de 400 %; en dollars 

canadiens, il s’est accru d’un peu plus de 300 %, car cette devise s’appréciait au cours de la même 

période. En 2010, la crise de l’endettement européenne a poussé les investisseurs d’Europe à 

utiliser l’or comme valeur refuge contre l’inflation, ce qui a entraîné une hausse de 39,7 % de son 

prix exprimé en euros. Entre-temps, les devises de pays exportateurs de produits minéraux 

comme l’Australie, l’Afrique du Sud et le Canada se sont appréciées par rapport au dollar 

américain et à l’euro. Par conséquent, les prix de l’or dans ces États n’ont connu qu’une 

augmentation de 14,2 %, de 16,6 % et de 21,1 %, respectivement (figure 4). 

 

PERSPECTIVES 

 

L’industrie canadienne de l’exploitation d’or réagit à la hausse du prix de ce métal précieux, 

même si cette réaction est moins rapide que prévu. Les possibilités d’investissement à l’étranger 

sont mises à profit, puisque des exigences environnementales sévères et de longs processus de 

délivrance de permis ralentissent la mise en valeur de mines au Canada. 

 

La tendance historique révèle que les investisseurs délaissent l’achat d’or et d’actions 

d’exploitations aurifères en période de stabilité économique, et, conséquemment, qu’ils 

s’attendent à ce que les autres moyens de placement offrent des rendements sûrs élevés. Bien 

qu’il y ait eu une certaine croissance économique à l’échelle internationale, l’incertitude persiste 

dans de nombreuses régions; l’atteinte d’une stabilité économique généralisée semble donc peu 

probable à court terme. 

 

Des analystes financiers croient que le prix de l’or restera élevé en raison de la demande soutenue 

des secteurs de l’investissement et de la joaillerie. L’un d’eux précise que « la Bourse de l’or de 

Shanghai a annoncé en décembre que la Chine avait importé cinq fois plus d’or en 2010 qu’en 

2009, et ce, uniquement pour les dix premiers mois de l’année. En Inde, les dépenses consacrées à 



l’achat d’or, jusqu’en septembre, ont bondi de 100 % d’une année à l’autre, selon la firme 

Morgan Stanley. Les réserves d’or de la banque centrale de Russie ont quant à elles augmenté de 

7 % en 2010 » [traduction libre]
12

. Il est moins probable que la demande industrielle s’accroisse,  

particulièrement en dentisterie, où l’or sera graduellement remplacé par des céramiques et des 

composés d’autres natures. 

 

Le prix de l’or a augmenté avec la croissance de la demande en 2010. Les ventes de bijoux en 

Inde ont connu une hausse particulièrement rapide, et les marchés correspondants en Chine et en 

Russie ont aussi enregistré une certaine croissance. Toutefois, de faibles ventes en Europe et en 

Asie du Sud-Est ont fait contrepoids à cette bonne conjoncture. La demande industrielle n’a 

connu qu’une modeste augmentation, et elle devrait légèrement fléchir en raison du prix élevé de 

l’or. L’accroissement de la demande résulte sans doute de stratégies de placements : aux yeux des 

investisseurs, l’achat d’or constituait manifestement le meilleur moyen de protéger leurs intérêts 

en 2010. Des hausses d’investissements remarquables ont été observées dans le cas des 

particuliers, en Europe, et dans celui des fonds négociés en bourse. Les ventes d’or des banques 

n’ont toutefois pas été significatives. Malgré plusieurs crises mondiales, l’indice quotidien de 

volatilité de l’or, sur une base annuelle, était inférieur à celui de produits minéraux comme le 

cuivre et le zinc. L’or constituait une valeur refuge de choix pour tous les investisseurs, les 

particuliers comme les grands établissements financiers. 

 

La reprise économique prévue en Europe et aux États-Unis ainsi que la croissance soutenue des 

économies de l’Inde et de la Chine pourraient détourner les fonds habituellement consacrés à 

l’achat d’or. La suite d’échecs financiers dans des pays européens exerce une pression soutenue 

sur l’euro qui pourrait renforcer l’attrait de l’or, à court terme, et maintenir son prix au-dessus de 

1400 $US/oz. Toutefois, les pays qui se libéralisent ou se démocratisent pourraient effectuer des 

prélèvements dans leurs réserves, ce qui réduirait l’offre à l’échelle mondiale. Le prix élevé actuel 

de l’or pourrait accroître l’offre d’or pouvant être recyclé dans des pays dont la devise est stable. 

Idéalement, les grandes puissances économiques mondiales règleraient les crises actuelles, ce qui 

entraînerait un déplacement des investissements vers des entreprises rentables et réduirait la 

dépendance à l’or comme solution lors d’opérations de couverture. Dans une telle conjoncture, le 

prix de l’or pourrait diminuer et se situer, à moyen terme, entre 800 et 1300 $US/oz, ce qui 

correspondrait plus fidèlement aux tendances antérieures. 

 

_________________________ 
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Remarques : (1) Pour les définitions et l’évaluation de la production, des expéditions et du commerce des 

minéraux, veuillez consulter le document intitulé « Définitions et évaluation : production, expéditions et 

commerce des minéraux au Canada ». (2) Les présentes données étaient à jour au 30 juin 2011. (3) Ce 

chapitre ainsi que d’autres chapitres, y compris les éditions des années précédentes, sont accessibles à 

partir du www.rncan.gc.ca/mineraux-metaux/industrie-marches/annuaire-mineraux-canada/3745. 
 

Or - Autres renseignements 
 

 

INFORMATION GÉNÉRALE 

 

L’or, dont le symbole chimique est Au, est un élément métallique de numéro atomique 79. Il est 

présent dans la nature sous forme de métal natif dispersé, de matériau de remplissage de fractures 

de roches ignées et, dans les alluvions, sous forme de paillettes, de poussières et de pépites. L’or 

peut aussi se trouver sous forme de composés, notamment avec le tellure, mais ce type 

d’occurrence est plutôt rare. L’or natif possède des qualités exceptionnelles, par exemple sa 

couleur jaune et son aspect lustré, sa masse volumique élevée (il possède une densité relative de 

19,3), ainsi que sa résistance à la corrosion, sa ductilité très élevée et sa conductivité thermique et 

électrique. Le point de fusion de l’or est de 1063 degrés Celsius. Sa valeur est directement reliée à 

sa rareté, ce qui explique pourquoi la plus grande partie de l’or produit à l’échelle mondiale par le 

passé constitue maintenant une valeur refuge pour les investisseurs. 

 

Selon les estimations, environ 142 000 t d’or ont été extraites de mines au cours de l’histoire 

humaine. Contrairement à la plupart des produits minéraux, la majorité de l’or extrait a été 

stockée ou recyclée et demeure utilisable. À l’heure actuelle, la production mondiale accroît les 

réserves d’or de quelque 1,5 % par année. 

 

L’or dans les alluvions, aussi connu sous le nom d’or placérien, peut être facilement séparé de la 

plupart des autres minéraux à l’aide de méthodes gravimétriques, du lavage au sluice ou à la 

battée. La récupération de l’or associé au quartz dans les roches est généralement effectuée par 

dissolution, en employant des solutions alcalines à base de cyanure, lesquelles font ensuite l’objet 

d’un traitement supplémentaire. L’affinage final de l’or se fait souvent par électrolyse. La plupart 

des mines canadiennes possèdent la certification accordée en vertu du code international de 

gestion du cyanure (The International Cyanide Management Code), un programme industriel à 

participation volontaire visant les sociétés qui produisent de l’or en employant du cyanure. Le 

code, qui a été élaboré sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement, a 

pour objectif de protéger la santé humaine et l’environnement. En plus de l’or issu de la 

production primaire, une grande partie de la production totale de ce métal provient du traitement 

de métaux communs. 

 

Aujourd’hui, environ 10 % de la production d’or est utilisée par l’industrie. La nature chimique 

inerte de l’or en fait un matériau de choix en dentisterie, notamment dans les couronnes et les 

chapes. Il est aussi utilisé en électronique en raison de sa résistance à la corrosion et de sa 



conductivité électrique exceptionnelles. Le placage d’or des appareils utilisés dans l’espace les 

protège contre le rayonnement infrarouge. Près de la moitié de la production mondiale d’or est 

employée en joaillerie et quelque 40 % devient des lingots d’or pur qui servent de produits 

d’investissement. 

 

Le poids de l’or est mesuré selon le système troy; 1 oz troy équivaut à environ 31,103 g. Si l’or 

est allié à d’autres métaux, sa concentration est exprimée en carats. Par exemple, l’or 24 carats est 

de l’or pur, et un objet dont la masse est constituée à 50 % d’autres éléments est en or 12 carats. 

 

Au Canada, les premières découvertes d’or ont eu lieu en 1823, sur les berges de la rivière 

Chaudière, dans les Cantons de l’Est, au Québec. La ruée vers l’or de la région de Cariboo a 

commencé en 1858, en Colombie-Britannique, alors que la ruée vers l’or du Klondike, au Yukon, 

s’est amorcée en 1897. Au début du XX
e 
siècle, des camps miniers d’exploitation de l’or ont été 

aménagés en Ontario et au Québec, et depuis, ces deux provinces dominent ce secteur industriel 

canadien. 

 

En 1971, les États-Unis ont décidé de mettre fin à la période de convertibilité directe de leur 

devise et de l’or (35 $/oz troy d’or) et, au cours des dix années qui ont suivi, le prix de l’or 

exprimé en dollars américains a atteint un niveau seize fois supérieur. Il a ensuite fléchi au cours 

des années 1980 et 1990, avant de connaître une hausse fulgurante après 2005 pour atteindre 

1410 $US/oz troy en 2010. 

 
 

 

Figure 1 

Expéditions d’or des mines du Canada, de 1987 à 2010 

 
Source : Ressources naturelles Canada. 



 

 

 

 

Figure 2 

Mines d’or en exploitation et principales affineries d’or au Canada, en 2010 

 
 
 
Les numéros se rapportent à la carte ci-dessus. 
 

MINES D’OR EN EXPLOITATION 

1. Nugget Pond Rambler Metals and Mining plc  www.ramblermines.com [en anglais seulement] 

2. Pine Cove Anaconda Mining Inc. www.anacondamining.com [en anglais seulement] 

3. Troilus Corporation minière Inmet www.inmetmining.com [en anglais seulement] 

4. Barry Ressources Métanor Inc. www.metanor.ca 

5. Beaufor Mines Richmont inc. www.richmont-mines.com 

6. Lac Herbin Corporation minière Alexis www.alexisminerals.com [en anglais seulement] 

7. Lamaque Century Mining Corporation www.whitetigergold.com [en anglais seulement] 

8. Goldex Mines Agnico-Eagle Limitée www.agnico-eagle.com 

9. Kiena Wesdome Gold Mines Ltd. www.wesdome.com 

10. Lapa Mines Agnico-Eagle Limitée www.agnico-eagle.com 

11. LaRonde Mines Agnico-Eagle Limitée www.agnico-eagle.com 

12. Mouska IAMGOLD Corporation www.iamgold.com 

13. Casa Berardi Mines Aurizon Ltée www.aurizon.com 

14. Holloway/Holt St. Andrew Goldfields Ltd. www.sasgoldmines.com [en anglais seulement] 

15. Macassa Kirkland Lake Gold Inc. www.klgold.com [en anglais seulement] 

16. Hislop St. Andrew Goldfields Ltd. www.sasgoldmines.com [en anglais seulement] 



17. Black Fox Brigus Gold Corp. www.brigusgold.com [en anglais seulement] 

18. Division de l’Ontario Vale Limited www.nickel.vale.com [en anglais seulement] 

19. Division de Sudbury Xstrata Nickel Canada www.xstrata.com [en anglais seulement] 

20. Bell Creek Lake Shore Gold Corp. www.lsgold.com [en anglais seulement] 

21. Porcupine Goldcorp Inc. www.goldcorp.com [en anglais seulement] 

22. Eagle River Wesdome Gold Mines Ltd. www.wesdome.com 

23. Island Gold Mines Richmont inc. www.richmont-mines.com 

24. Hemlo Société aurifère Barrick www.barrick.com [en anglais seulement] 

25. Lac des Îles North American Palladium Ltd. www.napalladium.com [en anglais seulement] 

26. Musselwhite Goldcorp Inc. www.goldcorp.com [en anglais seulement] 

27. Red Lake Goldcorp Inc. www.goldcorp.com [en anglais seulement] 

28. Rice Lake San Gold Corporation www.sangoldcorp.com [en anglais seulement] 

29. Thompson Vale Limited www.nickel.vale.com [en anglais seulement] 

30. Flin Flon HudBay Minerals Inc. www.hudbayminerals.com [en anglais seulement] 

31. Seabee Claude Resources Inc. www.clauderesources.com [en anglais seulement] 

32. Roy Lloyd (Bingo) Golden Band Resources Inc. 
www.goldenbandresources.com 
[en anglais seulement] 

33. Highland Valley Copper Teck Resources Limited www.teck.com [en anglais seulement] 

34. Mount Polley Imperial Metals Corporation www.imperialmetals.com [en anglais seulement] 

35. QR Barkerville Gold Mines Ltd. www.barkervillegold.com [en anglais seulement] 

36. Kemess South Northgate Minerals Corporation www.auricogold.com [en anglais seulement] 

37. Shasta Sable Resources Ltd. www.sableresources.com [en anglais seulement] 

38. Huckleberry Imperial Metals Corporation www.imperialmetals.com [en anglais seulement] 

39. Minto Capstone Mining Corporation www.capstonemining.com [en anglais seulement] 

40. Meadowbank Mines Agnico-Eagle Limitée www.agnico-eagle.com 

    

ZONES DE PLACERS 

41. Keno Hill   

42. Carmacks   

43. Dawson City   

    

PRINCIPALES AFFINERIES D’OR 

44. Canadian Copper Refinery Xstrata plc www.xstrata.com [en anglais seulement] 

45. Monnaie royale canadienne  www.mint.ca 

46. Johnson Matthey Limited  www.matthey.com [en anglais seulement] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auricogold.com/


 

 
 

Figure 3 

Production minière d’or à l’échelle mondiale, en 2010 

Total : 2500 t
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Source : U.S. Geological Survey. 

 
 

Figure 4 

Prix de l’or cotés à Londres, quotidiennement en après-midi, en 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : Ressources naturelles Canada; London Bullion Market Association (prix cotés en après-midi, en 
dollars américains); Banque du Canada (prix cotés à la clôture des marchés, en dollars américains). 
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TARIFS DOUANIERS 

N
o 

tarifaire Dénomination 

Canada États-Unis Union européenne Japon 

NPF TPG États-Unis Canada Taux des droits 

conventionnels (1) 

OMC (2) 

2603.00.82 Minerais de cuivre et 
leurs concentrés : 
teneur en or 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

2604.00.82 Minerais de nickel et 
leurs concentrés : 
teneur en or 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

2607.00.82 Minerais de plomb et 
leurs concentrés : 
teneur en or 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

2608.00.82 Minerais de zinc et 
leurs concentrés : 
teneur en or 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

2616.10.82 Minerais de métaux 
précieux et leurs 
concentrés : minerais 
d'argent et leurs 
concentrés : teneur 
en or 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

2616.90.20, 
2616.90.82 

Minerais de métaux 
précieux et leurs 
concentrés : autres : 
teneur en or 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

71.08 Or (y compris l'or platiné), sous forme brute, sous formes mi-ouvrées ou en poudre 

7108.11 À usages non 
monétaires : poudres 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

7108.12 À usages non 
monétaires : sous 
autres formes brutes 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

7108.13 À usages non 
monétaires : sous 
autres formes 
mi-ouvrées 

en franchise 
à 4 % 

en franchise en franchise en franchise en franchise en franchise 

Sources : Tarif des douanes canadien, en vigueur en janvier 2011, Agence des services frontaliers du Canada; Harmonized Tariff Schedule of the 
United States, 2011; Journal officiel de l'Union européenne (Renseignements tarifaires) (édition du 29 octobre 2010); Customs Tariff Schedules of 
Japan, 2011. 
TPG tarif de préférence général; NPF nation la plus favorisée; OMC Organisation mondiale du commerce. 
(1) Dans le cas des produits importés provenant de pays qui constituent des parties contractantes à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce, ou de pays avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords comprenant la clause du tarif de la nation la plus 
favorisée, les droits de douane applicables seront les droits conventionnels dont les taux se trouvent dans la troisième colonne de la liste tarifaire. 
(2) Les taux de l'Organisation mondiale du commerce sont indiqués; dans certains cas, de plus faibles tarifs douaniers peuvent être appliqués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

TABLEAU 1. CANADA : PRODUCTION D'OR PAR PROVINCE ET TERRITOIRE, DE 2008 À 2010 

Province/Territoire 
2008 2009 2010 (dpr) 

 (grammes) (k$)  (grammes) (k$)  (grammes) (k$) 

PRODUCTION (1) 

Terre-Neuve-et-Labrador   121 074   3 617   117 384  4 191 783   166 292  6 718 030 

Nouveau-Brunswick   194 085   5 798   204 173  7 291 018   218 774  8 838 251 

Québec  27 603 470   824 626  27 950 076  998 097 213  25 229 529 1 019 247 742 

Ontario  50 050 812  1 495 218  52 740 886 1 883 377 039  50 197 354 2 027 922 907 

Manitoba  3 806 791   113 724  3 984 589  142 289 673  4 443 407  179 509 199 

Saskatchewan  1 374 525   41 063  1 461 397  52 186 487  1 407 631  56 866 885 

Alberta   65 465   1 956   28 044  1 001 451   28 885  1 166 925 

Colombie-Britannique  9 322 863   278 511  7 535 048  269 076 564  5 514 412  222 776 730 

Yukon  2 370 140   70 806  2 551 887  91 127 885  2 366 884  95 619 747 

Nunavut . . . . . . . .  7 531 306  304 257 231 

Total  94 909 225  2 835 319  96 573 484 3 448 639 113  97 104 474 3 922 923 647 

Production des mines (2)  96 501 255 . .  97 234 663 . .  98 296 788 . . 

"Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada. 
. . non disponible; (dpr) données provisoires; (k$) milliers de dollars. 
(1) Or contenu (récupérable) dans les lingots et les concentrés livrés. (2) Or contenu dans les lingots et les concentrés produits. 
Remarque : Les chiffres peuvent avoir été arrondis."       

 

 

 

 

 

TABLEAU 2. CANADA : COMMERCE DE L'OR, DE 2008 À 2010 

  

2008 2009 2010 

 (grammes) (k$)  (grammes) (k$)  (grammes) (k$) 

EXPORTATIONS 

2600.00 (1) Minerais d'or et leurs concentrés 

Philippines  19 326   435  34 073   797  981 450  41 811 

Japon 1 342 631  36 388  640 270  21 545  935 492  34 350 

Chine  393 293  11 515  755 179  24 924  712 297  28 014 

Corée du Sud  401 113  9 460  455 903  13 266  733 116  26 497 

Suède – – – –  189 281  8 322 

Autres pays  103 994  2 261  147 673  2 836  164 953  3 986 

Total 2 260 357  60 059 2 033 098  63 368 3 716 589  142 980 

7108.11 Or en poudre 

États-Unis  19 267   509  21 532   465  16 050   39 

Thaïlande   298   5 – – – – 

Finlande – –   837   17 – – 

Japon – –   115   2 – – 

Total  19 565   514  22 484   484  16 050   39 

7108.12 Or sous autres formes brutes 

Royaume-Uni 147 445 342 4 404 132 153 643 250 5 439 788 209 665 132 8 422 754 

États-Unis 91 137 308 2 699 425 66 784 498 2 352 130 103 868 660 4 338 430 

Suisse 16 629 077  474 095 8 626 617  293 688 15 579 096  582 867 

Hong Kong 6 658 403  192 986  440 463  15 629 5 016 741  196 549 

Inde 2 137 403  59 774 2 172 426  72 348 1 886 594  83 329 

Japon  8 313   222  6 044   231 1 005 617  40 546 

Thaïlande  49 843  1 259  26 001   910 1 040 112  37 271 



Mexique – –  278 361  9 219  688 673  20 753 

Émirats arabes unis 6 978 470  192 299 3 189 795  106 376  236 937  9 042 

Singapour  2 707   64 – –  49 243  1 966 

Italie  58 466  1 421  16 678   490  50 816  1 675 

Autres pays 7 597 727  71 482  43 346  1 449  22 524   661 

Total 278 703 059 8 097 159 235 227 479 8 292 258 339 110 145 13 735 843 

7108.13 Or sous autres formes mi-ouvrées 

États-Unis 2 212 103  40 501 1 575 196  34 190 1 525 872  35 660 

Mexique  11 335   175  13 713   244  10 157   203 

Allemagne – –   360   7  2 518   56 

Trinité-et-Tobago  5 097   84  3 101   47  1 762   35 

Hong Kong  1 031   29 – –  2 093   13 

Inde  6 000   173 – –   200   5 

Espagne – – – –   25   1 

Autres pays  1 558   28   200   3 – – 

Total 2 237 124  40 990 1 592 570  34 491 1 542 627  35 973 

Exportations totales 283 220 105 8 198 722 238 875 631 8 390 601 344 385 411 13 914 835 

IMPORTATIONS (2) 

2600.00 (3) Minerais d'or et leurs concentrés 

États-Unis 5 641 584  144 220 4 622 430  146 047 4 652 165  181 276 

Pérou  569 049  14 864  971 232  29 459  728 973  28 069 

Mexique   11 . . .  2 169   28  128 844  3 787 

Chili – – – –  23 343   842 

Argentine – – – –   458   20 

Australie 4 574 206  5 095  104 200  2 035   761   16 

Autres pays 2 122 781  49 504 1 484 456  41 467   81   1 

Total 12 907 631  213 683 7 184 487  219 036 5 534 625  214 011 

7108.11 Or en poudre 

États-Unis  11 081   133  21 790   305  77 744  1 073 

Chine – – – –  3 243   24 

Sierra Leone   70   1   181   3  1 417   20 

Papouasie-Nouvelle-Guinée – – – –   541   10 

République centrafricaine – – – –   299   4 

Italie   716   10   284   4   87   1 

Autres pays  250 125  2 658  1 580   16   58 . . . 

Total  261 992  2 802  23 835   328  83 389  1 132 

7108.12 Or sous autres formes brutes 

Pérou 92 875 733 1 603 054 78 567 984 2 022 274 86 104 939 2 569 475 

Argentine 2 116 057  55 822 6 609 526  212 864 59 679 873 1 100 550 

Royaume-Uni  15 194  14 361 11 139 886  170 410 26 417 665  547 067 

Suriname 8 861 500  302 317 9 058 306  430 509 11 827 676  508 443 

États-Unis 20 708 009  583 252 8 296 926  229 662 13 486 586  421 870 

Mexique 51 251 092  310 195 14 437 795  268 884 14 151 195  418 937 

Chili 1 372 945  28 251 4 041 124  131 532 12 699 994  384 920 

Guyana 7 047 232  213 404 8 204 536  288 123 6 840 945  279 754 

Mongolie 6 645 819  187 637 4 475 761  157 984 5 987 647  230 971 

Égypte – –  8 696   294 4 580 466  162 213 

Canada  146 134  3 824  30 648   891 3 828 432  152 138 

Nicaragua 2 457 222  38 529 2 023 469  35 726 8 165 877  148 977 

Afrique du Sud  58 763  1 638  279 317  9 431 3 546 542  123 285 

Géorgie 8 128 344  105 358 6 767 253  119 702 6 735 294  114 062 

Brésil  767 382  22 850 2 124 884  72 182 2 761 115  102 516 

Soudan 3 402 114  67 753 2 052 609  67 811 2 054 375  82 541 

Suisse 3 519 093  107 720 3 657 102  134 758 1 994 961  72 540 

Panama – – 1 410 639  32 849 3 511 547  70 904 

Autres pays 5 112 123  121 429 4 187 391  111 608 2 632 576  67 872 

Total 214 484 756 3 767 394 167 373 852 4 497 494 277 007 705 7 559 035 

7108.13 Or sous autres formes mi-ouvrées 



États-Unis 2 108 892  15 278  519 013  14 381 1 949 286  14 023 

Suisse  5 935   172  3 348   83  55 483   403 

Canada  18 840   458   390   5  33 794   343 

Russie  5 156   52  5 085   30  16 080   198 

Arménie  2 333   118   745   67  1 785   148 

Allemagne  34 272   170  10 658   131  32 701   126 

Émirats arabes unis  12 895   222  15 533   428  2 551   98 

Italie  16 060   177  9 192   172  19 299   84 

Australie – – – –  19 273   82 

Royaume-Uni  1 803   11  6 854   160  6 546   75 

Chine  35 990   76  2 279   69  10 387   63 

Grèce – – – –  1 181   39 

Nicaragua – – – –  1 486   28 

Singapour   698   3   18   4  3 670   20 

Autres pays  26 460   393  9 157   176  11 639   82 

Total 2 269 334  17 130  582 272  15 706 2 165 161  15 812 

Importations totales 229 923 713 4 001 009 175 164 446 4 732 564 284 790 880 7 789 990 

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada.           

– néant; . . . quantité minime; (k$) milliers de dollars. 
(1) Comprend les catégories des numéros tarifaires 2603.00.82, 2607.00.82, 2608.00.82, 2616.10.82 et 2616.90.82 du Système 
harmonisé (SH). (2) Les importations provenant des « autres pays » peuvent inclure des réimportations en provenance du Canada. 
(3) Comprend les catégories des numéros tarifaires 2603.00.00.82, 2604.00.00.82, 2607.00.00.82, 2608.00.00.82, 2616.10.00.82 et 
2616.90.00.20 du SH.      
Remarques : Les chiffres peuvent avoir été arrondis. Les dénominations des catégories de numéros tarifaires du SH peuvent avoir 
été abrégées. Pour la dénomination complète des catégories de numéros tarifaires du SH relatives à ce produit, veuillez vous 
reporter à la grille tarifaire correspondante.  

 

 

 

TABLEAU 3. CANADA : ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA PRODUCTION D'OR AU 

CANADA SELON SA PROVENANCE, DE 1989 À 2010 

Année 

Mines de quartz 

aurifère 

Exploitations de 

placers 

Minerais de métaux 

communs 
Total 

(kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) (kg) (%) 

1989   138 211 86,7   5 354 3,4   15 930 10,0   159 494    100 

1990   147 355 88,0   3 993 2,4   16 025 9,6   167 373    100 

1991   153 859 87,8   3 834 2,2   17 589 10,0   175 282    100 

1992   141 965 88,5   3 469 2,2   14 917 9,3   160 351    100 

1993   137 346 89,7   3 787 2,5   11 997 7,8   153 129    100 

1994   133 018 90,8   3 714 2,5   9 696 6,6   146 428    100 

1995   132 834 88,0   5 303 3,5   12 730 8,4   150 867    100 

1996   147 052 89,3   3 971 2,4   13 636 8,3   164 660    100 

1997   155 543 90,7   3 987 2,3   11 949 7,0   171 479    100 

1998   147 574 89,6   3 098 1,9   14 102 8,6   164 773    100 

1999   141 467 89,8   3 081 2,0   13 068 8,3   157 617    100 

2000   139 145 90,5   2 695 1,8   11 874 7,7   153 715    100 

2001   144 815 91,2   2 461 1,5   11 598 7,3   158 875    100 

2002   140 839 92,7   2 347 1,5   8 719 5,7   151 904    100 

2003   130 549 92,7   1 841 1,5   8 471 6,0   140 861    100 

2004   116 993 90,4   3 557 1,5   8 928 6,9   129 478    100 

2005   107 879 90,2   2 189 1,5   9 482 7,9   119 549    100 

2006   92 471 89,3   2 117 1,5   8 925 8,6   103 513    100 

2007   91 131 89,2   2 240 1,5   8 840 0,9   102 211    100 

2008   82 133 86,5   1 869    1.5   10 908 11,5   94 909    100 

2009 87 096 90,2 1 892 1,5 7 586 7,9 96 573    100 

2010 (dpr) 87 101 89,7 1 784 1,5 8 219 8,5 97 104    100 

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada. 
(kg) kilogrammes; (dpr) données provisoires. 



 

 

 

 

TABLEAU 4. CANADA : ÉVOLUTION HISTORIQUE DE LA PRODUCTION D'OR 

AU CANADA, VALEUR MOYENNE ET POURCENTAGE DE LA PRODUCTION 

MINÉRALE TOTALE, DE 1988 À 2010  

Année 
Production totale Valeur totale Valeur moyenne (1) 

Pourcentage d'or 

dans la production 

minérale totale (2) 

(kilogrammes) (k$) ($/gramme) (%) 

1988   134 813  2 331 989    17    6 

1989   159 494  2 315 860    15    6 

1990   167 373  2 407 654    14    6 

1991   175 282  2 338 614    13    7 

1992   160 351  2 141 161    13    6 

1993   153 129  2 284 991    15    6 

1994   146 428  2 468 926    17    6 

1995   150 867  2 557 502    17    6 

1996   164 660  2 799 547    17    6 

1997   171 479  2 527 429    15    5 

1998   164 773  2 312 593    14    5 

1999   157 617  2 099 302    13    4 

2000   153 715  2 044 869    13    2 

2001   158 875  2 135 275    13    3 

2002   151 904  2 377 303    16    12 

2003   140 861  2 307 157    16    11 

2004   129 478  2 217 050    17    9 

2005   119 549  2 071 787    17    7 

2006   103 513  2 280 913    22    7 

2007   102 211  2 460 623    24    6 

2008   94 909  2 835 318    30    6 

2009   96 574  3 448 693    36    11 

2010 (dpr)   97 104  3 922 924    40    10 

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada. 
(dpr) données provisoires; (k$) milliers de dollars. 
(1) La valeur est fondée sur les prix moyens de l'or cotés en après-midi à Londres et sur le taux de 
change annuel $US-$CAN de la Banque du Canada. (2) À partir de 2002, la production minérale totale 
exclut le pétrole et le gaz.  
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