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NOTE À L’INTENTION DU LECTEUR 

  
Le présent document a pour but de donner de l’information générale et de susciter la discussion. Il ne 
devrait pas servir d’ouvrage de référence ou de guide dans le cadre d’activités commerciales ou 
d’investissements. Les renseignements que l’on y trouve ne sauraient être considérés comme des 
propositions. L’auteur et Ressources naturelles Canada ne donnent aucune garantie quant à son contenu et 
n’assument aucune responsabilité, qu’elle soit accessoire, consécutive, financière ou d’une autre nature, 
pour les actes découlant de son utilisation. 

 
Plomb - Aperçu et perspectives de 2010 

 
FAITS SAILLANTS 
 

 En 2010, le Canada était toujours un important producteur et exportateur de plomb affiné, occupant le 

sixième rang mondial à ce chapitre.  

 

 En 2010, les mines canadiennes ont produit 64 999 tonnes (t) de plomb dans des concentrés, soit une 

baisse de 5,5 % par rapport à 2009, alors que la production minière mondiale a légèrement augmenté 

pour s’établir à 4,092 millions de tonnes (Mt). 

 

 La demande mondiale de plomb affiné a remonté de façon marquée en 2010, après avoir fléchi en 

2009, à la suite de la crise mondiale. De 2009 à 2010, l’utilisation mondiale de plomb a augmenté de 

7 %, passant de 8,8 à 9,42 Mt. Pendant cette même période, la demande a connu une forte croissance 

en Chine (9,1 %), en Corée du Sud (21,9 %) et en Thaïlande (16,1 %), tandis qu’elle a progressé de 

manière plus modérée en Europe (5,2 %) et aux États-Unis (2,3 %).   

 

 Au Canada, le plomb de première fusion consiste principalement en un sous-produit de l’exploitation 

minière du zinc. Le plomb recyclé provient principalement de batteries d’automobiles épuisées et 

constitue une importante source de plomb affiné. En 2010, il comptait pour quelque 61 % de la 

production canadienne totale de plomb affiné.  

 

PRODUCTION CANADIENNE 
 

En 2010, deux mines produisaient du plomb dans des concentrés au Canada. Le plomb de première fusion 

affiné est produit à partir de concentrés canadiens et étrangers dans deux usines de fusion situées 

respectivement au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique. Le plomb métal de deuxième fusion 

est produit à partir de plomb recyclé (principalement issu de batteries d’automobiles) à quatre installations 

situées au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique (figure 1).  
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En 2010, les mines canadiennes ont produit 64 999 t de plomb dans des concentrés, soit une baisse de 

5,5 % par rapport à 2009 (68 839 t) (tableau 1 et figure 2), qui résulte d’une diminution de production à la 

mine Brunswick de Xstrata. De 2009 à 2010, la production de plomb métal affiné est passée de 258 854 à 

273 017 t (tableau 1 et figure 3), la production de plomb métal de première fusion, de 101 484 à 105 836 t 

et la production de plomb métal de deuxième fusion, de 157 370 à 167 181 t. Le tableau 2 présente des 

statistiques sur les exportations et les importations de concentrés de plomb, de plomb métal et de produits 

de plomb semi-ouvrés, tandis que le tableau 3 porte sur la production, le commerce et l’utilisation de 

plomb de 1988 à 2010.  

 

Voici un aperçu des mines de plomb et des installations de production de plomb métal qui étaient en 

exploitation au Canada en 2010. 

 

Nouveau-Brunswick 
 

Xstrata Zinc Canada possède la mine de zinc et de plomb Brunswick, qui se trouve à 21 kilomètre (km) 

au sud-ouest de Bathurst et produit le plus de plomb de première fusion au pays. En 2010, cette 

exploitation a produit 3,05 Mt de minerai titrant 8,0 % de zinc et 3,1 % de plomb, ce qui a permis la 

production de 60 315 t de plomb dans des concentrés, soit une baisse par rapport aux 66 462 t produites 

en 2009 (selon le rapport de production de 2010). La mine devrait fermer ses portes d’ici quelques années 

en raison de l’épuisement de ses réserves de minerai.  

 

En outre, Xstrata possède et exploite l’usine de fusion et d’affinage de plomb Belledune, qui est située à 

35 km au nord de Bathurst et a produit 85 282 t de plomb en 2010, comparativement à 83 620 t en 2009. 

La société exploite également une usine de recyclage de batteries au plomb, à Belledune, où elle produit 

de la matière d’alimentation plombifère secondaire pour son usine de fusion.  

 

Québec 
 

La Newalta Corporation de Calgary, en Alberta, est propriétaire et exploitante d’une installation de 

recyclage de plomb à Ville Sainte-Catherine, au Québec, juste au sud de Montréal. L’installation 

comporte deux fours rotatifs longs et peut recycler 3,7 millions de batteries au plomb par année pour 

produire jusqu’à 100 000 t de plomb et d’alliage à base de plomb, destinées principalement à des 

fabricants d’automobiles et de batteries. En 2010, la société a signalé la vente de 67 900 t de plomb, soit 

une hausse par rapport aux 62 600 t vendues en 2009 (selon le rapport sur l’analyse et la discussion 

administratives de 2010). 

 

Ontario 
 

Tonolli Canada Ltd. de Mississauga exploite une usine de fusion et d’affinage de plomb de deuxième 

fusion qui traite environ 60 000 tonnes par année (t/a) de batteries au plomb, afin de produire quelque  

35 000 t de plomb et d’alliages à base de plomb.  

 

Colombie-Britannique 
 

Le complexe intégré de fusion et d’affinage de zinc et de plomb Trail de Teck Resources Limited a une 

capacité de 100 000 t/a de plomb affiné. On y produit du zinc et du plomb affiné, ainsi que de l’or, de 

l’argent, du cadmium, du germanium, de l’indium, de l’acide sulfurique et des engrais. En 2010, comme 

en 2009, le complexe a produit 72 000 t de plomb (d’après le rapport annuel de 2010). Une panne à 

l’usine de production d’oxygène et l’entretien prévu du four KIVCET ont influé sur le niveau de 

production de plomb.  
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Les concentrés de la mine Myra Falls de Ressources Breakwater Ltée, à environ 65 km à l’ouest de 

Campbell River, contiennent une petite quantité de plomb. 

 

Metalex Products Ltd. de Richmond possède une exploitation de fusion et d’affinage de plomb de 

deuxième fusion qui peut traiter 300 000 t/a de batteries ainsi que d’autres types de débris pour produire 

du plomb et des alliages à base de plomb, destinés à différentes sociétés de fabrication.  

 

FAITS NOUVEAUX AU CANADA 
 

En 2010, la Yukon Zinc Corporation a terminé la construction de la mine Wolverine, dont elle est 

propriétaire, à 190 km au nord-ouest de Watson Lake, au Yukon. Le gisement ciblé contient des réserves 

prouvées et probables évaluées à 5,15 Mt de minerai titrant 9,66 % de zinc, 0,91 % de cuivre, 1,26 % de 

plomb, 281,8 grammes par tonne (g/t) d’argent et 1,36 g/t d’or. En fin d’année, la société avait entrepris la 

phase de démarrage de la mine et transformait du minerai à l’usine de traitement connexe, dont elle 

optimisait le taux de récupération. La capacité nominale de l’exploitation est de 1700 tonnes par jour (t/j) 

de concentrés de zinc, de plomb et de cuivre. En 2011, sa production de concentrés se serait élevée à  

80 000 t. Sa capacité de traitement progresse vers un rythme de production commerciale, qu’elle devrait 

atteindre avant le troisième trimestre de 2011. La Yukon Zinc Corporation est une société privée dont le 

principal actionnaire est Jinduicheng Molybdenum Group Ltd.  

 

Alexco Resource Corp. a entrepris la phase de démarrage de la mine Bellekeno, à 350 km au nord de 

Whitehorse, au Yukon, dans le célèbre district argentifère de Keno Hill. L’usine de traitement connexe 

devrait transformer 400 t/j de minerai par flottation classique, afin de produire 12 000 t/a de concentrés de 

plomb et d’argent, ainsi que 8400 t/a de concentrés de zinc.   

 

En 2010, Selwyn Resources Ltd. a poursuivi l’aménagement d’une mine souterraine dans le cadre du 

projet d’exploitation de zinc et de plomb Howard’s Pass, dans la partie centrale est du Yukon. Durant 

l’année, les travaux étaient axés sur l’accroissement des ressources riches connues du gisement XY 

Central. Les forages en cours visent à faire passer les ressources présumées à la catégorie de ressources 

indiquées, de même qu’à préparer la réalisation d’une étude de faisabilité exhaustive. Selon une 

estimation des ressources datant de février 2009, la zone à forte teneur ciblée recèlerait 13,58 Mt de 

minerai titrant 10,48 % de zinc et 4,41 % de plomb. Selwyn et Yunnan Chihong Zinc & Germanium 

Co. Ltd. ont fondé Selwyn Chihong Mining Ltd. pour gérer le projet.  

 

En 2010, la Canadian Zinc Corporation a poursuivi le projet d’exploitation de zinc, de plomb et 

d’argent Prairie Creek, dans l’Ouest des Territoires du Nord-Ouest. Pendant l’année, la société a 

présenté un rapport d’évaluation environnementale et une évaluation des effets socioéconomiques portant 

sur ce projet minier. Elle s’attend à ce que 220 personnes obtiennent des emplois pendant les 16 années de 

construction et d’exploitation de la mine. Le projet soulève des préoccupations environnementales, car il 

se situe dans le bassin hydrographique de la rivière Nahanni et est enclavé dans le parc national Nahanni, 

qui a récemment été agrandi. La société a également exécuté un programme de forage en surface, afin de 

repérer des prolongements du réseau filonien minéralisé connu.  

 

En 2010, Kria Resources a poursuivi la mise en valeur de la propriété Halfmile Lake, à 70 km au 

sud-ouest de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. En septembre, Kria a diffusé une estimation des 

ressources totales des gisements Halfmile et Stratmat, fondée sur une nouvelle évaluation économique 

préliminaire. Selon l’estimation, les ressources indiquées et présumées des gisements se chiffreraient à 

17,86 Mt de minerai titrant 7,42 % de zinc et 2,21 % de plomb. La société envisage d’expédier le minerai 

produit à l’usine de traitement Brunswick de Xstrata, à 40 km de la propriété. En décembre, elle a 

annoncé son intention de fusionner avec Trevali Resources Corp.   
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PRODUCTION MONDIALE 
 

D’après le Groupe d’étude international du plomb et du zinc (GEIPZ), la production minière de plomb à 

l’échelle mondiale aurait augmenté de 1,5 % de 2009 à 2010 pour atteindre 4,09 Mt (tableau 4), et la 

production mondiale de plomb métal affiné, de 6,6 % pour s’établir à 9,45 Mt (tableau 5). Au chapitre de 

la production minière, le Canada occupait le neuvième rang des pays producteurs, dont les cinq 

principaux étaient la Chine, l’Australie, les États-Unis, le Pérou et le Mexique. Sur le plan de la 

production de plomb métal affiné, le Canada s’est classé sixième, après la Chine, les États-Unis, 

l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Inde.  

 

En 2010, les cinq principales sociétés minières productrices de plomb étaient Xstrata AG (247 000 t), 

BHP Billiton (225 000 t), Doe Run Company (176 000 t), Hindustan Zinc (131 000 t) et China Minmetals 

Corp. (93 000 t), qui comptaient ensemble pour environ 19 % de la production minière mondiale (selon 

des données de Wood Mackenzie Limited). Les plus grandes exploitations de plomb sont les mines 

Cannington, en Australie (225 000 t), Doe Run, aux États-Unis (176 000 t), Mount Isa, en Australie  

(149 000 t), Penasquito, au Mexique (86 000 t) et Red Dog, aux États-Unis (85 000 t), lesquelles 

représentaient ensemble 16,3 % de la production minière mondiale (Wood Mackenzie Limited). La 

figure 4 porte sur la production minière mondiale de plomb de 2008 à 2010 et la figure 5, sur la 

production mondiale de plomb métal affiné pendant la même période.  

 

En 2010, la production des usines de fusion chinoises a augmenté de 13,2 %, alors qu’en 2009, elle avait 

progressé de 15 %. La production des usines de fusion européennes a connu une hausse de 2,7 %, ce qui 

est en grande partie attribuable à la reprise de l’industrie automobile. En Amérique du Nord, la production 

de plomb s’est accrue de 3,8 %. La figure 6 porte sur l’utilisation de plomb dans différentes régions du 

monde et le tableau 7, sur la production mondiale de plomb de deuxième fusion dans les pays occidentaux 

de 2006 à 2010.  

 

MARCHÉS ET PRIX 
 

Le prix annuel moyen du plomb, agréé à la Bourse des métaux de Londres (London Metal Exchange - 

LME), était de 2148 dollars américains par tonne ($US/t) en 2010, soit une augmentation de 29 % par 

rapport au prix moyen de 2009. La figure 7 présente les fluctuations de prix et de stocks du plomb de 

2006 à 2010. On y constate que les stocks de plomb dans les entrepôts de la Bourse des métaux de 

Londres (LME) sont passés de 157 000 à 208 000 t de janvier à décembre et que les stocks signalés ont 

totalisé 446 000 t, ce que constitue une hausse de 58 000 t par rapport à l’année précédente. La figure 8 

reflète la variation du prix au comptant, agréé quotidiennement à la LME en 2010. Elle montre que le 

plomb a commencé l’année à 2440 $US/t, pour ensuite connaître un fléchissement général jusqu’en juin. 

Par la suite, le prix a augmenté et a clôturé l’année à 2559 $US/t. Le prix maximal en 2010, soit  

2577 $US/t, a été atteint le 9 janvier. Le tableau 8 donne un aperçu du prix moyen mensuel du plomb en 

2009 et en 2010.  

 

D’après les dernières données du Groupe d’étude international du plomb et du zinc (GEIPZ), l’utilisation 

mondiale de plomb affiné se serait établie à 9,42 Mt en 2010, soit une croissance de 6,9 % 

comparativement à 2009 (tableau 6). En 2010, les stocks mondiaux de plomb métal ont affiché un surplus 

de 60 000 t.   
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COMMERCE 
 

De 2009 à 2010, les exportations totales de plomb et de produits du plomb du Canada sont passées de 

520,5 à 642,6 millions de dollars (M$) et les importations, de 405 à 473 M$. Pendant cette même période, 

les importations de plomb dans des concentrés effectuées par les exploitants canadiens d’usines de fusion 

sont passées de 57 300 à 64 500 t et provenaient principalement des États-Unis, du Pérou, d’Australie et 

d’Espagne. Les exportations de ces exploitants sont passées de 247 400 à 260 600 t de plomb affiné. 

Environ 91 % des exportations de plomb métal étaient destinées aux États-Unis et, dans une moindre 

mesure, à la Thaïlande, au Japon et à Taïwan. 

 

PERSPECTIVES 
 

Le GEIPZ s’attend à ce que la production minière de plomb à l’échelle mondiale croisse de 7,8 % de 2010 

à 2011 pour s’établir à 4,5 Mt, et ce, principalement en raison d’une augmentation de la production en 

Australie, en Chine, en Inde, en Irlande et au Mexique. Selon cet organisme, la production de plomb 

métal affiné devrait connaître une hausse de 462 000 t pour s’élever à 10,2 Mt, résultant de 

l’accroissement de la capacité d’installations chinoises, de l’exploitation de Rajpura Dariba de Hindustan 

Zinc en Inde, ainsi que de l’ouverture d’une nouvelle installation de batteries de Johnson Controls au 

Mexique. Il prévoit aussi que l’utilisation mondiale de plomb affiné atteindra 10,0 Mt en 2011.  

 

En 2011, les stocks de plomb métal devraient afficher un surplus de 123 000 t, hausse qui reflète une 

progression de 6,1 % de la production de plomb métal, comparativement à une croissance de 5,4 % de 

l’utilisation.    

 

Enfin, on s’attend à ce que le prix du plomb varie entre 1980 et 2650 $US/t (0,90 et 1,20 dollar américain 

par livre en 2011.  

  

 

Remarques : (1) Pour les définitions et l’évaluation de la production, des expéditions et du commerce des 

minéraux, veuillez consulter le document  intitulé Définitions et évaluation : production, expéditions et 

commerce des minéraux du Canada. (2) Les présentes données étaient à jour au 30 juin 2011. (3) Le 

présent chapitre ainsi que d’autres chapitres, y compris les éditions d’années précédentes, sont 

accessibles sur Internet à partir du www.rncan.gc.ca/mineraux-metaux/industrie-marches/annuaire-

mineraux-canada/3745. 

 

 

Plomb - Autre information 
 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 

Le plomb est l’un des métaux dont la découverte remonte aux époques les plus reculées de l’histoire. Des 

spécialistes croient qu’il était utilisé dès 5000 avant Jésus-Christ (av. J.-C.) La plus ancienne trace 

archéologique qui témoigne de l’utilisation humaine du plomb est une statuette datant de 3800 av. J.-C., 

découverte dans la région des Dardanelles, en Asie Mineure. 

Vers 2000 av. J.-C., les Chinois utilisaient du plomb pour frapper leurs pièces de monnaie et, à partir 

d’environ 1200 av. J.-C., les Grecs en faisaient l’extraction minière pour fabriquer de la monnaie, des 
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ornements, des poids et de nombreux autres produits. La fabrication de conduites d’eau représente l’une 

des applications les plus courantes du plomb. Les Romains fabriquaient des tuyaux de plomb d’une 

longueur fixe, mais de diamètres différents, largement employés dans les aqueducs municipaux. Le terme 

français plomb vient du mot latin plumbum et comprend des dérivés tels que plombier et plomberie. Le 

symbole chimique du plomb (Pb) provient aussi du mot latin. 

Presque tout le plomb est extrait de minerais sulfurés, dans lesquels le minéral plombifère le plus répandu 

est la galène (PbS). Les minerais sulfurés plombifères se trouvent généralement avec d’autres minerais 

sulfurés, principalement ceux contenant du zinc, mais également ceux renfermant du cuivre. Parmi les 

minéraux plombifères, on trouve la cérusite (PbCO3) et l’anglésite (PbSO4). 

HISTOIRE DE L’EXTRACTION DU PLOMB AU CANADA 

Dans les années 1820, on a découvert des minerais de plomb-zinc dans la région de Kootenay, en 

Colombie-Britannique. Les travaux de prospection dans la région remontent à 1865, et l’exploitation 

minière a commencé peu après. Au début, le minerai extrait était expédié aux États-Unis, où l’on fondait 

et affinait les métaux. 

La célèbre mine Sullivan, située près de Kimberley, en Colombie-Britannique, a été ouverte au début du 

vingtième siècle et a produit du plomb jusqu’à sa fermeture en décembre 2001. En 1914, elle se classait 

déjà au premier rang des exploitations canadiennes de plomb, position qu’elle a conservée pendant 

50 ans, jusqu’à ce que la mine Pine Point, aux Territoires du Nord-Ouest, achève sa première année 

d’activité en 1966. La mine Pine Point a fermé en 1988. Le gisement de la mine Kingdon, établie à 

Galetta au bord de la rivière des Outaouais, près d’Arnprior, en Ontario, a été découvert en 1884 et 

exploité brièvement dans les années 1880. On en a repris l’exploitation en 1914 pour produire du minerai 

de plomb et de zinc jusqu’au début des années 1930. La Commission géologique du Canada a découvert 

du minerai de plomb et de zinc dans l’île de Baffin au milieu des années 1950, ce qui a mené à 

l’aménagement de la mine Nanisivik une vingtaine d’années plus tard. Celle-ci a fermé ses portes en 

2002. En 1971, la découverte d’un gisement de plomb et de zinc dans la Petite île Cornwallis a permis 

d’aménager la mine Polaris. Exploitée par Teck Cominco, cette mine de métaux communs est demeurée 

la plus septentrionale du monde durant 20 ans, jusqu’à sa fermeture en 2002. 

UTILISATION DU PLOMB 
 

Aujourd’hui, le plomb sert principalement à la fabrication d’accumulateurs au plomb, qui font partie 

intégrante de toute automobile. Une batterie de voiture contient en général quelque 10 kilogrammes (kg) 

de plomb. Environ 75 % de la demande mondiale de plomb est liée à la fabrication d’accumulateurs 

utilisés dans les secteurs de l’automobile, des produits industriels et des produits de consommation. En 

outre, on emploie beaucoup de plomb dans l’industrie des communications comme gaine de protection de 

câbles souterrains et sous-marins, dont les réseaux de câbles transocéaniques, et dans les accumulateurs 

au plomb, qui servent de sources auxiliaires d’énergie pour les pylônes de téléphonie cellulaire. La 

demande de gros accumulateurs devrait demeurer importante, grâce aux progrès technologiques prévus 

dans le domaine des téléphones cellulaires. Certains composés de plomb sont utilisés comme pigments de 

peintures, dont le minium (un oxyde de plomb rouge), qui constitue le principal produit d’apprêt des 

structures de fer et d’acier, et d’autres comme agents stabilisants dans les conduites de plastique 

(polychlorure de vinyle [PVC]) et le verre décoratif. En outre, le plomb résiste naturellement à la 

corrosion, ce qui permet son intégration dans les revêtements de toiture. Sa haute densité lui confère des 

capacités d’atténuation du rayonnement qui en font un bon élément de protection contre les rayonnements 

nocifs provenant des écrans de téléviseurs, d’ordinateurs et de matériel vidéo. Mentionnons aussi que les 

alliages de plomb, comme ceux qui contiennent de l’antimoine, entrent dans la fabrication 
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d’accumulateurs, ainsi que de pompes et de soupapes utilisées dans l’industrie des produits chimiques, et 

que les brasures de plomb et d’étain servent à souder le métal. Dans les voitures hybrides, on trouvera 

toujours des batteries de démarrage au plomb, quel que soit le type d’accumulateur choisi.  

 

GROUPE D’ÉTUDE INTERNATIONAL DU PLOMB ET DU ZINC  
  

Le Groupe d’étude international du plomb et du zinc (GEIPZ) est un organisme intergouvernemental qui 

réunit régulièrement 30 pays membres dans le cadre d’un forum international d’échange d’information 

sur le plomb et le zinc. Il vise notamment à fournir les renseignements les plus à jour sur l’offre et la 

demande de plomb et de zinc et sur les perspectives concernant les prix et les marchés. Les rapports 

semestriels sur l’offre et la demande ainsi que le bilan des métaux qui sont préparés par le GEIPZ avec 

l’aide des pays membres sont couramment utilisés dans l’industrie pour déterminer les orientations 

possibles en matière de prix. 

Le GEIPZ, dont le siège social se trouve à Lisbonne, au Portugal, représente les principaux pays 

producteurs et utilisateurs de plomb et de zinc. Il joue un rôle important dans la collecte et la diffusion de 

données sur le plomb et le zinc et dans l’accroissement de la transparence des marchés concernés par la 

production, l’utilisation et le commerce de ces métaux. En outre, il constitue un vaste forum pour les 

gouvernements et l’industrie; il tient une séance générale tous les ans, en octobre. 

De plus amples renseignements sur les activités du GEIPZ figurent sur le site Web de l’organisme au 

www.ilzsg.org/static/home.aspx [en anglais seulement].  

 

LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB SUR LE PLOMB 
 

Battery Council International    www.batterycouncil.org [en anglais seulement] 

 

Eurometaux (European Association of Metals)  www.eurometaux.org [en anglais seulement] 

 

International Lead Association    www.ila-lead.org [en anglais seulement] 

 

International Lead Management Center   www.ilmc.org [en anglais seulement] 

 

Lead Sheet Association     www.leadsheetassociation.org.uk [en anglais seulement] 

 

Bourse des métaux de Londres   www.lme.com [en anglais seulement] 

 

U.S. Geological Survey  http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/lead 

[en anglais seulement] 

 

World Bureau of Metal Statistics   www.worldbureau.com [en anglais seulement] 

 

http://www.ilzsg.org/static/home.aspx
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Figure 1 
Producteurs miniers de plomb au Canada, en 2010 

 
Les chiffres renvoient à des emplacements sur la carte ci-dessus.  
 
Mines de plomb  Site Web 
 
 1. Brunswick, Xstrata Zinc Canada www.xstrata.com [en anglais seulement] 
 6. Myra Falls, Ressources Breakwater Ltée www.breakwater.ca/French/Accueil/default.aspx 
 
Usines métallurgiques de plomb 
 
 1. Belledune, Xstrata Zinc Canada www.xstrata.com [en anglais seulement] 
 2. Newalta Corporation www.newalta.com/default.asp?FolderID=2472 
 3. Tonolli, Tonolli Canada Ltd. www.tonolli.ca [en anglais seulement] 
 4. Trail, Teck Resources Limited www.teck.com [en anglais seulement] 
 5. Metalex Products Ltd. www.metalexleadrecycling.com [en anglais seulement] 
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Figure 2 
Production minière de plomb au Canada (1), de 1999 à 2010 

 

         

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Source : Ressources naturelles Canada. 
(1) Plomb récupérable contenu dans les minerais et les concentrés expédiés.  
 
Figure 3 
Production canadienne de plomb métal affiné, de 1999 à 2010 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Source : Ressources naturelles Canada. 



11 

Figure 4 
Production minière de plomb à l’échelle mondiale, de 2008 à 2010 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Source : Groupe d’étude international du plomb et du zinc. 
 
Figure 5 
Production mondiale de plomb métal, de 2008 à 2010 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Source : Groupe d’étude international du plomb et du zinc. 
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Figure 6 
Utilisation mondiale de plomb affiné, de 2008 à 2010 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Source : Groupe d’étude international du plomb et du zinc. 
 
Figure 7 
Prix et stocks de plomb (1), de 2006 à 2010 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Source : Groupe d’étude international du plomb et du zinc. 
(1) Prix moyen mensuel, agréé à la LME, et stocks totaux déclarés.  
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Figure 8 
Prix du plomb, agréé au comptant à la Bourse des métaux de Londres, en 2010  
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Source : Groupe d’étude international du plomb et du zinc. 
 
 
TARIFS DOUANIERS 

N
o
 tarifaire Dénomination 

Canada États-Unis Union européenne Japon 

NPF TPG 
États-
Unis 

Canada (1) 
Taux des droits 

conventionnels (1) 
OMC (2) 

26.07 Minerais de plomb et leurs 
concentrés 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise en 
franchise 

2608.00.20 Minerais de zinc et leurs 
concentrés : teneur en plomb 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise en 
franchise 

2616.10.00.20 Minerais de métaux précieux et 
leurs concentrés; minerais 
d'argent et leurs concentrés : 
teneur en plomb 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise en 
franchise 

2617.90 Autres minerais et concentrés : 
autre 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise en 
franchise 

2620.29 Scories, cendres et résidus 
(autres que ceux provenant de 
la fabrication de la fonte, du fer 
ou de l’acier) contenant des 
métaux, de l’arsenic ou leurs 
composés : contenant 
principalement du plomb : autres 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise en 
franchise 

2824.90.10 Oxydes de plomb : minium : 
autre : minium 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise 5,5 % 4,7 % 

78.01 Plomb sous forme brute 

7801.10 Plomb affiné en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise 2,5 % en 
franchise 

à 
2,7yens/kg 
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7801.91 Autres : contenant de l'antimoine 
comme autre élément 
prédominant en poids 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise 2,5 % (3) en 
franchise 

à 3 % 

7801.99 Autres : autres en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise à  
2,5 % 

en 
franchise 

à 3 % 

78.02 Déchets et débris de plomb en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise 2,1 % 

78.04 Tables, feuilles et bandes en plomb; poudres et paillettes de plomb 

7804.11 Tables, feuilles et bandes : 
feuilles et bandes, d'une 
épaisseur n'excédant pas 
0,2 mm (support non compris) 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise 5 % 3 % 

7804.19 Tables, feuilles et bandes de 
plomb : autres 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise 5 % 3 % 

7804.20 Poudres et paillettes de plomb en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise 3 % 

78.06 Autres ouvrages en plomb en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise à 5 % 3 % 

8507.10 Accumulateurs électriques, y 
compris les séparateurs, même 
de forme carrée ou rectangulaire 
- au plomb, des types utilisés 
pour le démarrage des moteurs 
à piston 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise 3,7 % en 
franchise 

8548.10 Déchets et débris de piles, de 
batteries de piles et 
d'accumulateurs électriques; 
piles et batteries de piles 
électriques hors d'usage et 
accumulateurs électriques hors 
d'usage 

en 
franchise 

en 
franchise 

en 
franchise 

en franchise en franchise à  
4,7 % 

en 
franchise 

Sources : Tarif des douanes canadien, en vigueur en janvier 2011, Agence des services frontaliers du Canada; Harmonized Tariff Schedule 
of the United States, 2011; Journal officiel de l'Union européenne (Information sur les tarifs), édition du 29 octobre 2010; Customs Tariff 
Schedules of Japan, 2011.  
kg kilogramme; mm millimètre; NPF nation la plus favorisée; OMC Organisation mondiale du commerce; TPG tarif de préférence général. 
(1) Dans le cas des produits importés provenant de pays qui constituent des parties contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce, ou de pays avec lesquels l’Union européenne a conclu des accords comprenant la clause du tarif de la nation la plus 
favorisée, les droits de douane applicables seront les droits conventionnels dont les taux se trouvent dans la troisième colonne de la liste 
tarifaire. (2) Les taux de l’OMC sont indiqués; dans certains cas, de plus faibles tarifs douaniers peuvent être appliqués. (3) Cette 
information provient de la note en bas de page du Journal officiel de l’Union européenne : « Droits de douane suspendus, à titre autonome, 
pour une durée indéterminée, pour le plomb contenant en poids 0,02 % ou plus d’argent et destiné à être affiné (plomb d’œuvre) (code 
TARIC 7801.91.00.10). L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires 
édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n

o
 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 71)] ». 

 
TABLEAU 1. CANADA : PRODUCTION DE PLOMB (1), PAR PROVINCE, DE 2008 À 2010 

  2008 2009 2010 (dpr) 

(tonnes) (k$) (tonnes) (k$) (tonnes) (k$) 

EXPÉDITIONS (1) 

    Nouvelle-Écosse   5 742   15 560 – – – – 

    Nouveau-Brunswick   78 266   212 101   69 879   135 985 54 066 119 648 

    Québec    442   1 199    80    157 1 554 3 439 

    Colombie-Britannique   2 677   7 256   2 114   4 115 2 604 5 763 

    Total   87 127   236 115   72 074   140 256 58 224 128 850 

    Production minière (2)   99 810 . . 68 839 . . 64 999 . . 

PRODUCTION DE PLOMB AFFINÉ 

Plomb de première fusion   105 526 . . 101 484 . . 105 836 . . 

Plomb recyclé   153 569 . . 157 370 . . 167 181 . . 

    Total   259 094 . . 258 854 . . 273 017 . . 

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada. 
– néant; . .  non disponible; (dpr) données provisoires; (k$) milliers de dollars.        
(1) La production comprend le plomb récupérable contenu dans les minerais et les concentrés expédiés, évalués au prix moyen 
annuel coté à la Bourse de Montréal. (2) Plomb contenu dans les minerais et les concentrés canadiens exportés. 
Remarque : Les chiffres peuvent avoir été arrondis.        
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TABLEAU 2. CANADA : COMMERCE DU PLOMB, DE 2008 À 2010 

  

2008 2009 2010 

(tonnes) (k$) (tonnes) (k$) (tonnes) (k$) 

EXPORTATIONS 

2607.00 Minerais de plomb et leurs concentrés 

Chine 12 512 32 262 344 896 827 824 

Autres pays 2 998 4 004 1 311 726 – – 

Total 15 510 36 266 1 655 1 622 827 824 

2608.00.20 Minerais de zinc et leurs concentrés : teneur en plomb 

Chine – – 40 904 15 597 5 414 4 882 

Irlande – – 2 3 4 7 

Royaume-Uni – – 1 2 3 5 

Autres pays 14 682 30 893 275 224 – – 

Total 14 682 30 893 41 182 15 826 5 421 4 894 

2616.10.20 Minerais d'argent et leurs concentrés : teneur en plomb 

Allemagne 227 510 281 322 339 675 

Belgique 199 477 – – – – 

Total 426 987 281 322 339 675 

2617.90 Autres minerais et leurs concentrés : autre 

Chine 764 1 211 255 148 2 277 2 147 

États-Unis 18 11 – – 44 59 

Allemagne – – – – 3 4 

Autres pays – – 1 1 . . . . . . 

Total 782 1 222 256 149 2 324 2 210 

2620.29 
Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant 
des métaux, de l’arsenic ou leurs composés : contenant principalement du plomb : autre 

Belgique 1 840 7 726 8 8 3 417 11 673 

Pays-Bas – – – – 193 44 

Pologne – – – – 8 8 

Autres pays 455 1 354 – – – – 

Total 2 295 9 080 8 8 3 618 11 725 

7801.10 Plomb sous forme brute affiné 

États-Unis 82 312 185 426 100 034 187 981 108 471 236 756 

Brésil – – 1 179 2 554 763 1 828 

Autres pays 3 568 8 253 1 102 1 978 . . . . . . 

Total 85 880 193 679 102 315 192 513 109 234 238 584 

7801.91 Plomb, sous forme brute, contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids 

États-Unis 26 621 55 445 25 974 40 346 22 730 45 751 

Chine 313 552 1 403 2 273 1 036 1 831 

Autres pays 36 85 – – . . . . . . 

Total 26 970 56 082 27 377 42 619 23 766 47 582 

7801.99 Plomb, sous forme brute, autres 

États-Unis 112 587 277 794 80 422 171 596 107 680 259 621 

Thaïlande 4 513 10 181 8 384 17 706 7 521 15 879 

Japon 1 020 2 098 4 531 8 938 5 306 12 962 

Taïwan – – 6 860 12 365 2 939 6 713 

Chine – – 7 180 11 533 1 835 3 948 

Belgique 814 2 410 862 1 726 1 326 2 805 

Viêtnam 719 1 454 2 442 4 260 1 021 2 628 

Autres pays 1 808 4 261 7 188 13 335 79 209 

Total 121 461 298 198 117 869 241 459 127 707 304 765 

7802.00 Déchets et débris de plomb 

États-Unis 1 036 1 628 854 2 186 685 1 570 

Inde 174 195 327 291 440 640 

Chine 91 111 16 16 157 159 

Autres pays 36 76 29 15 – – 

Total 1 337 2 010 1 226 2 508 1 282 2 369 

7804.11 Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 
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États-Unis – – – – 40 92 

Royaume-Uni – – – – 16 37 

Maroc – – – – 1 3 

Îles Vierges britanniques – – – – . . . . . . 

Total – – – – 57 132 

7804.19 Tables, feuilles et bandes de plomb, n.m.a. 

États-Unis 291 1 116 164 561 93 343 

Maroc – – – – 13 30 

Autres pays 33 126 6 14 5 11 

Total 324 1 242 170 575 111 384 

7804.20 Poudres et paillettes de plomb 

Maroc – – – – 21 50 

États-Unis . . . 2 . . . 3 1 9 

Corée du Sud – – 1 2 – – 

Total . . . 2 1 5 22 59 

  
(s. o.) (k$) (s. o.) (k$) (s. o.) (k$) 

7806.00 Autres ouvrages en plomb 

États-Unis . . 21 269 . . 8 399 . . 7 353 

Thaïlande . . 90 . . 78 . . 178 

Afrique du Sud . . 528 . . 367 . . 164 

Émirats arabes unis . . 132 . . 200 . . 93 

Autres pays . . 577 . . 214 . . 249 

Total . . 22 596 . . 9 258 . . 8 037 

  
(nombre) (k$) (nombre) (k$) (nombre) (k$) 

8507.10 Accumulateurs électriques au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston 

États-Unis 11 627 3 082 14 161 2 129 10 185 1 887 

Cuba 20 2 496 67 1 059 138 

Royaume-Uni – – 4 . . . 417 64 

Nigeria – – – – 216 39 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines – – – – 308 14 

Chili – – 16 . . . 16 13 

Antigua-et-Barbuda – – 103 4 245 13 

Émirats arabes unis 105 12 5 1 85 13 

Autres pays 88 538 991 2 116 148 888 45 

Total 100 290 4 087 16 901 2 349 13 419 2 226 

  
(s. o.) (k$) (s. o.) (k$) (s. o.) (k$) 

8548.10 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles 
électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage 

États-Unis . . 11 243 . . 11 297 . . 17 885 

Autres pays . . 171 . . 42 . . 278 

Total . . 11 414 . . 11 339 . . 18 163 

Exportations totales . . 667 758 . . 520 552 . . 642 629 

  
(tonnes) (k$) (tonnes) (k$) (tonnes) (k$) 

IMPORTATIONS (1)             

2607.00 Minerais de plomb et leurs concentrés 

États-Unis 47 709 211 647 45 007 172 871 32 480 143 442 

Pérou 1 760 10 048 85 44 966 11 154 120 248 

Australie 6 692 23 442 6 627 25 303 6 706 30 754 

Espagne 45 22 984 17 10 864 7 036 30 420 

Mexique . . . . . . 1 029 7 633 1 041 7 096 

Royaume-Uni 4 2 136 9 5 216 1 184 5 267 

Autres pays 9 361 11 958 1 680 16 850 1 2 

Total 65 571 282 215 54 454 283 703 59 602 337 229 

2608.00.00.20 Minerais de zinc et leurs concentrés : teneur en plomb 
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États-Unis 173 246 – – – – 

2616.10.00.20 Minerais d'argent et leurs concentrés : teneur en plomb 

Bolivie 218 219 271 292 625 649 

États-Unis – – – – 5 5 

Pérou – – 121 126 1 1 

Panama 43 43 – – – – 

Total 261 262 392 418 631 655 

2617.90.00.90 Autres minerais et leurs concentrés : autre : autre 

États-Unis 3 429 419 2 031 431 4 055 1 278 

Turquie 232 120 176 119 38 28 

Chili 18 2 29 12 28 17 

Sénégal 54 10 40 10 55 16 

Mexique 1 . . . 1 . . . 14 11 

Chine 19 7 45 17 38 11 

Autres pays 1 502 496 293 651 143 30 

Total 5 255 1 054 2 615 1 240 4 371 1 391 

2620.29.00 Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier) contenant 
des métaux, de l’arsenic ou leurs composés : contenant principalement du plomb : autre 

Belgique – – 80 42 12 041 7 590 

États-Unis 1 619 851 604 330 41 21 

Taïwan – – 1 . . . – – 

Total 1 619 851 685 372 12 082 7 611 

2824.90.10 Autre : minium 

États-Unis . . . . . . 101 111 . . . . . . 

Taïwan – – . . . . . . – – 

Total . . . . . . 101 111 . . . . . . 

7801.10.10 Plomb sous forme brute, gueuses et masses 

États-Unis 4 516 8 288 4 071 7 158 3 197 6 311 

Autres pays 42 88 – – 1 2 

Total 4 558 8 376 4 071 7 158 3 198 6 313 

7801.10.90 Plomb sous forme brute, affiné, autres 

États-Unis 1 699 3 135 1 285 2 417 507 1 080 

Autres pays 6 12 8 14 14 25 

Total 1 705 3 147 1 293 2 431 521 1 105 

7801.91 Plomb, sous forme brute, contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids 

États-Unis 1 044 1 699 204 334 127 210 

Chine 178 290 11 19 6 10 

Autres pays 269 524 310 385 . . . 1 

Total 1 491 2 513 525 738 133 221 

7801.99 Plomb, sous forme brute, autres 

États-Unis 35 59 500 829 1 268 2 123 

Turquie – – – – 9 31 

Autres pays . . . . . . 15 26 1 3 

Total 35 59 515 855 1 278 2 157 

7802.00 Déchets et débris de plomb 

États-Unis 93 142 59 761 78 813 39 008 8 062 8 679 

Mexique 1 3 – – 12 18 

Angola – – – – 15 12 

Autres pays 186 66 23 6 – – 

Total 93 329 59 830 78 836 39 014 8 089 8 709 

7804.11 Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 

États-Unis 77 557 395 1 771 383 2 544 

Royaume-Uni 4 42 5 38 4 31 

Allemagne 6 61 6 65 3 21 

Autres pays 14 189 4 124 . . . 12 

Total 101 849 410 1 998 390 2 608 

7804.19 Tables, feuilles et bandes de plomb, n.m.a. 

États-Unis 201 598 147 411 187 486 



18 

Royaume-Uni 18 53 24 70 19 52 

Allemagne 2 6 2 7 3 10 

Autres pays 7 9 2 5 . . . 1 

Total 228 666 175 493 209 549 

7804.20 Poudres et paillettes de plomb 

États-Unis 201 772 195 641 166 608 

Autres pays . . . 1 – – . . . 3 

Total 201 773 195 641 166 611 

7806.00 Autres ouvrages en plomb 

États-Unis 1 501 8 495 910 7 236 1 349 8 643 

Chine 25 158 86 323 194 349 

Allemagne 24 201 20 199 33 218 

Japon 14 238 10 183 8 136 

Autres pays 23 247 9 89 32 158 

Total 1 587 9 339 1 035 8 030 1 616 9 504 

  
(nombre) (k$) (nombre) (k$) (nombre) (k$) 

8507.10.00.90 Accumulateurs électriques au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston : autre 

États-Unis 1 719 297 92 142 645 057 25 226 446 348 15 332 

Corée du Sud 304 503 13 843 251 095 7 920 289 489 9 148 

Chine 54 865 1 416 89 758 1 862 183 202 2 865 

Taïwan 46 456 1 149 37 521 939 34 791 656 

Mexique 97 277 8 505 16 675 1 235 8 357 525 

Suisse 19 263 2 585 8 622 1 348 2 892 510 

Autres pays 31 073 1 055 27 238 687 6 687 354 

Total 2 272 734 120 695 1 075 966 39 217 971 766 29 390 

  
(s. o.) (k$) (s. o.) (k$) (s. o.) (k$) 

8548.10 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles 
électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage 

États-Unis . . 12 583 . . 18 214 . . 64 829 

Mexique . . 2 . . . . . . . 19 

Nouvelle-Zélande – – – – . . 18 

Autres pays . . 644 . . 212 . . 35 

Total . . 13 229 . . 18 426 . . 64 901 

Importations totales . . 504 104 . . 404 845 . . 472 954 

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada. 
– néant; . . non disponible; . . . quantité minime; (k$) milliers de dollars; mm millimètre; n.m.a. non mentionné ailleurs; s. o. sans 
objet. 
(1) Les importations provenant des « autres pays » peuvent inclure les réimportations provenant du Canada. 
Remarques : Les chiffres peuvent avoir été arrondis. Les dénominations des catégories de numéros tarifaires du Système 
harmonisé (SH) peuvent avoir été abrégées. Pour la dénomination complète des catégories de numéros tarifaires du SH relatives à 
ce produit, veuillez vous reporter à la grille tarifaire correspondante. 
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TABLEAU 3. CANADA : PRODUCTION, COMMERCE ET UTILISATION DE PLOMB, DONNÉES 
HISTORIQUES, DE 1988 À 2010 

Année 

Production Livraisons intérieures (1) 
Importations 

Quantité 
utilisée (3) 

Plomb sous 
toutes ses 
formes (2) 

Plomb affiné Plomb 
contenu 
dans les 

minerais et 
concentrés 

Plomb 
affiné 

Total De 
première 

fusion 

De 
deuxième 

fusion 
Total Plomb affiné 

(tonnes) 

1988   351 148   179 461   88 615   268 076   200 822   179 946   380 769   15 133   88 728 

1989   268 887   157 330   85 515   242 845   170 582   121 444   292 027   11 734   88 408 

1990   233 372   87 180   96 465   183 645   221 566   84 007   305 573   11 781   72 203 

1991   248 102   106 420   105 946   212 366   175 150   86 631   261 781   7 553   80 253 

1992   339 626   151 252   101 633   252 885   190 822   131 546   322 368   8 289   92 420 

1993   183 105   147 907   69 107   217 014   96 428   124 610   221 039   11 611   91 915 

1994   167 584   153 035   98 605   251 640   55 923   133 203   189 127   5 119   95 764 

1995   204 227   178 019   103 372   281 390   90 254   140 478   230 732   3 969   91 171 

1996   241 751   192 877   117 914   310 791   154 696   159 859   314 555   4 180   93 373 

1997   170 847   139 736   131 659   271 395   112 694   155 639   268 333   5 841   92 997 

1998   150 019   129 750   135 737   265 487   52 249   145 358   197 607   6 460   87 466 

1999   155 369   148 526   117 889   266 414   58 831   139 622   198 453   7 662   92 557 

2000   143 303   159 192   125 141   284 333   50 524   148 427   198 952   7 029   81 365 

2001   150 389   127 007   103 921   230 928   69 093   126 651   195 743   5 111   56 905 

2002   101 330   136 896   114 664   251 560   53 183   144 178   197 360   3 619   66 575 

2003   92 934   118 506   104 927   223 434   22 068   129 737   151 805   4 038   68 359 

2004   72 773   131 717   109 453   241 169   11 179   130 491   141 671   5 822   71 738 

2005   72 828   109 996   120 241   230 237   14 524   141 088   155 612   3 477   68 066 

2006   79 171   115 989   134 475   250 464   17 063   165 186   182 249   5 869   48 428 

2007   69 851   95 577   141 111   236 688   36 781   144 848   181 629   6 695   56 512 

2008   87 127   105 526   153 569   259 094   27 632   86 205   113 837   6 798 . . 

2009   72 074   101 484   157 370   258 854   42 791   102 485   145 276   6 144 . . 

2010 
(dpr) 

  58 224   105 836   167 181   273 017   5 760   109 422   115 182   4 485 . . 

Sources : Ressources naturelles Canada; Statistique Canada. 
. . non disponible; (dpr) données provisoires. 
(1) Depuis 1988, les exportations et les importations sont établies selon le Système harmonisé (SH) et peuvent ne pas correspondre à la 
méthode précédente de transmission des données. Les exportations de minerais et de concentrés comprennent les numéros tarifaires du SH 
2603.00.20, 2607.00.20, 2608.00.20 et 2616.10.20. Les exportations de plomb affiné comprennent les numéros tarifaires du SH 7801.10, 
7803.00, 7804.11, 7804.19 et 7804.20. Les importations de plomb affiné comprennent les numéros tarifaires du SH 7801.10.10, 7801.10.90, 
7803.00, 7804.11, 7804.19 et 7804.20. (2) Comprend le plomb récupérable contenu dans les minerais et les concentrés expédiés.  
(3) Utilisation de plomb de première fusion et de plomb recyclé (deuxième fusion), selon une enquête menée auprès des utilisateurs.         
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TABLEAU 4. PRODUCTION MINIÈRE DE PLOMB, PAR PAYS, DE 2006 À 2010 

Pays 
2006 2007 2008 2009 2010 (dpr) 

(milliers de tonnes) 

EUROPE 

Bulgarie 10 15 15 12 12 

Grèce 11 16 15 12 12 

Irlande 62 57 50 50 38 

Italie 6 3 3 2 3 

Macédoine 10 32 40 51 50 

Pologne 50 68 72 61 61 

Roumanie 12 1 – 3 3 

Russie 34 48 60 72 91 

Espagne – – – – 3 

Serbie-Monténégro 7 1 3 4 4 

Suède 56 63 64 69 73 

Autres pays . .  . .  3 3 2 

Total, Europe 258 287 301 338 352 

AFRIQUE 

Maroc 54 36 34 34 36 

Namibie 11 11 14 12 12 

Afrique du Sud 48 42 46 49 49 

Autres pays 1 1 12 10 11 

Total, Afrique 114 90 106 107 108 

AMÉRIQUES 

Canada 82 75 99 67 65 

Mexique 133 137 141 144 185 

Pérou 313 329 345 302 260 

Etats-Unis 427 434 410 406 363 

Autres pays 53 65 131 133 141 

Total, Amériques 1 008 1 040 1 126 1 052 1 014 

ASIE 

Chine 1 331 1 402 1 403 1 610 1 851 

Inde 66 78 84 82 94 

Iran 31 25 30 32 32 

Kazakhstan 66 40 39 40 39 

Corée du Nord 25 35 33 25 26 

Turquie 14 14 18 16 16 

Autres pays 2 11 21 20 22 

Total, Asie 1 536 1 605 1 628 1 825 2 080 

OCÉANIE 

Australie 621 589 594 525 538 

Total mondial 3 537 3 610 3 896 4 031 4 092 

Sources : Ressources naturelles Canada; Groupe d'étude international du plomb et du zinc.       
– néant; . . non disponible; (dpr) données provisoires.      
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TABLEAU 5. PRODUCTION DE PLOMB AFFINÉ, PAR PAYS, DE 2006 À 2010 

Pays 
2006 2007 2008 2009 2010 (dpr) 

(milliers de tonnes) 

EUROPE 

Belgique 101 117 109 109 118 

Bulgarie 76 87 91 83 84 

République tchèque 28 26 36 29 30 

France 88 88 82 62 72 

Allemagne 379 405 415 391 410 

Italie 191 212 200 149 140 

Pologne 96 104 108 100 112 

Russie 80 103 112 90 103 

Espagne 129 128 145 138 130 

Suède 75 70 56 52 59 

Royaume-Uni 298 275 303 312 301 

Autres pays 142 151 155 114 114 

Total, Europe 1 683 1 766 1 812 1 629 1 673 

AFRIQUE 

Maroc 45 45 37 21 17 

Afrique du Sud 67 59 62 58 56 

Autres pays 9 13 17 19 21 

Total, Afrique 121 117 116 98 94 

AMÉRIQUES 

Argentine 45 46 48 48 44 

Brésil 44 131 96 92 112 

Canada 250 237 259 259 273 

Mexique 253 255 255 228 252 

Pérou 120 117 114 26 – 

Etats-Unis 1 303 1 303 1 280 1 214 1 240 

Autres pays 57 63 69 73 70 

Total, Amériques 2 072 2 152 2 121 1 940 1 991 

ASIE 

Chine 2 715 2 788 3 206 3 708 4 199 

Inde 104 239 274 307 300 

Japon 280 276 279 248 267 

Kazakhstan 139 118 98 89 103 

Malaisie 44 17 39 54 46 

Corée du Sud 240 260 270 238 262 

Thaïlande 61 67 73 57 70 

Autres pays 261 274 252 239 236 

Total, Asie 3 844 3 924 4 382 4 940 5 483 

OCÉANIE 

Australie 241 238 261 246 205 

Nouvelle-Zélande 7 11 9 13 9 

Total, Océanie 248 249 270 259 214 

Total mondial 7 968 8 114 8 653 8 866 9 455 

Sources : Ressources naturelles Canada; Groupe d'étude international du plomb et du zinc. 
– néant; (dpr) données provisoires. 
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TABLEAU 6. UTILISATION DE PLOMB AFFINÉ, PAR PAYS, DE 2006 À 2010 

Pays 
2006 2007 2008 2009 2010 (dpr) 

(milliers de tonnes) 

EUROPE 

Autriche 30 25 34 33 35 

République tchèque 86 77 76 82 85 

France 210 210 190 100 96 

Allemagne 387 408 369 314 335 

Irlande 48 58 42 35 33 

Italie 285 269 276 209 224 

Pays-Bas 30 26 25 18 18 

Pologne 108 101 99 82 111 

Russie 79 76 75 58 72 

Espagne 272 260 248 245 231 

Royaume-Uni 270 239 236 205 216 

Autres pays 190 190 180 129 133 

Total, Europe 1 995 1 939 1 850 1 510 1 589 

AFRIQUE 

Algérie 14 13 10 11 9 

Égypte 5 5 6 4 5 

Afrique du Sud 75 69 74 59 59 

Autres pays 17 17 17 20 17 

Total, Afrique 111 104 107 94 90 

AMÉRIQUES 

Brésil 114 188 177 170 198 

Canada 41 32 31 38 22 

Mexique 271 235 215 157 184 

Etats-Unis 1 611 1 510 1 515 1 397 1 429 

Autres pays 122 128 123 125 119 

Total, Amériques 2 159 2 007 2 013 1 887 1 952 

ASIE 

Chine 2 213 2 573 3 211 3 860 4 213 

Inde 170 282 290 297 312 

Indonésie 79 85 103 88 88 

Iran 65 68 65 58 57 

Japon 303 279 261 189 224 

Malaisie 90 68 64 54 60 

Corée du Sud 337 342 312 269 328 

Taïwan 135 111 70 102 75 

Thaïlande 141 134 124 124 144 

Autres pays 246 255 508 255 258 

Total, Asie 3 779 4 197 5 008 5 296 5 759 

OCÉANIE 

Australie 27 25 23 20 26 

Nouvelle-Zélande 2 2 2 2 2 

Total, Océanie 29 27 26 22 28 

Total mondial 8 073 8 367 9 047 8 809 9 418 

Sources : Ressources naturelles Canada; Groupe d'étude international du plomb et du zinc. 
(dpr) données provisoires. 
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TABLEAU 7. PRODUCTION DE PLOMB RECYCLÉ DANS LES PAYS 
OCCIDENTAUX, PAR PAYS (1), DE 2006 À 2010 

Pays 
2006 2007 2008 2009 2010 (dpr) 

(milliers de tonnes) 

EUROPE 

Autriche 22 22 23 23 24 

Belgique 101 117 109 109 118 

France 88 88 82 62 72 

Allemagne 265 294 302 286 290 

Grèce 6 11 11 10 10 

Irlande 22 22 20 19 18 

Italie 156 164 158 132 140 

Pays-Bas 16 16 16 17 16 

Slovénie 15 15 15 14 14 

Espagne 129 128 145 138 130 

Suède 50 44 43 43 44 

Royaume-Uni 166 164 165 154 150 

Autres pays 13 14 13 3 4 

Total, Europe 1 049 1 099 1 102 1 010 1 030 

AFRIQUE 

Algérie 5 6 6 6 9 

Maroc 4 5 5 4 3 

Nigeria 3 3 8 8 8 

Afrique du Sud 67 59 62 58 56 

Autres pays 2 4 2 5 4 

Total, Afrique 81 77 83 81 80 

AMÉRIQUES 

Argentine 35 36 38 39 34 

Brésil 44 131 96 92 112 

Canada 134 141 154 157 167 

Colombie 10 10 10 11 10 

El Salvador 10 10 11 12 11 

Mexique 114 114 114 115 126 

États-Unis 1 150 1 183 1 184 1 131 1 124 

Venezuela 36 36 47 50 50 

Total, Amériques 1 533 1 575 1 606 1 607 1 634 

ASIE 

Inde 56 70 212 245 240 

Indonésie 18 18 18 18 18 

Iran 52 54 68 54 53 

Japon 172 172 172 151 166 

Malaisie 35 12 27 16 32 

Philippines 30 34 34 32 30 

Corée du Sud 62 74 76 70 72 

Taïwan, Chine 54 54 38 36 35 

Thaïlande 61 67 73 57 70 

Autres pays 74 81 78 76 77 

Total, Asie 614 624 687 755 793 

OCÉANIE 

Australie 35 37 40 30 35 

Nouvelle-Zélande 7 11 9 13 9 

Total, Océanie 42 48 49 43 44 

Total des pays 
occidentaux 

3 319 3 423 3 528 3 496 3 581 

Sources : Ressources naturelles Canada; Groupe d'étude international du plomb et du zinc. 
(dpr) données provisoires. 
(1) Le plomb affiné et les alliages de plomb (teneur en plomb) sont produits à partir de débris, de 
déchets et de résidus.  
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TABLEAU 8. PRIX MOYEN MENSUEL DU 
PLOMB, EN 2009 ET EN 2010 

Année/Mois 

Prix agréé à la LME 
du plomb de qualité 
supérieure spéciale 

($US/t) 

2009 

Janvier 1 132,7 

Février 1 100,5 

Mars 1 238,9 

Avril 1 383,1 

Mai 1 440,2 

Juin 1 674,5 

Juillet 1 678,6 

Août 1 900,1 

Septembre 2 204,6 

Octobre 2 240,8 

Novembre 2 308,8 

Décembre 2 325,2 

Moyenne de l'année 1 663,9 

2010 

Janvier 2 368,4 

Février 2 123,7 

Mars 2 172,1 

Avril 2 264,9 

Mai 1 882,7 

Juin 1 704,0 

Juillet 1 837,0 

Août 2 075,2 

Septembre 2 184,2 

Octobre 2 379,7 

Novembre 2 376,7 

Décembre 2 404,2 

Moyenne de l'année 2 147,7 

  Source : Groupe d'étude international du plomb et du zinc. 
LME Bourse des métaux de Londres.  

 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2012 
 


