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LETTRE D'ENVOI. 

Dr  EUGÈNE HAANEL, 

Directeur des Mines, 
Ministère des Mines, Ottawa. 

MONSIEUR, 

Permettez-moi de vous transmettre ci-inclus le rapport annuel 
sur la production minérale du Canada, donnant les renseignements revisés 
quant à la statistique et à la description de la production minière et métal-
lurgique, au Canada, durant l'année civile 1911. 

Un rapport préliminaire sur la production minérale, durant l'année 
1911, a été envoyé à l'impression le 27 février 1912, et publié la semaine sui-
vante. 

Des parties du présent rapport, comprenant: "Un sommaire général de 
la' production minérale au Canada durant 1911," "Rapport sur la produc-
tion du fer et de l'acier au Canada durant 1911," "Rapport sur la produc-
tion du cuivre, de l'or, du plomb, du nickel, de l'argent, du zinc et d'autres 
minéraux au Canada durant 1911," "Rapport sur la production du charbon et 
du coke au Canada, durant 1911," et "Rapport sur la production du ciment, 
de la chaux, les produits argileux, la pierre et d'autres matériaux de cons-
truction au Canada durant 1911," — ont déjà été publiés sous forme de bul-
letins séparés. 

Dans la préparation de ce rapport, M. Cosmo T. Cartwright a encore 
porté une attention spéciale aux sujets métallifères; il a préparé les chapitres 
spéciaux touchant l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, le nickel, le zinc, ainsi 
que les divers minéraux métalliques, et M. J. Casey a pris un soin tout par-
ticulier quant à la compilation des statistiques. 

Nous avons fait un fréquent usage des rapports publiés par les bureaux 
des Mines provinciaux, et nous sommes heureux de reconnaître la chaleureuse 
coopération des opérateurs de mines et de hauts-fournaux, qui, à quelques 
exceptions près, se sont gracieusement prêtés à nos demandes et ont fourni 
au ministère les statistiques et les renseignements concernant leurs exploi-
tations. 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, 
Votre obéissant serviteur, 

(Signé) John McLeish. 

Division des ressources minérales et des statistiques, 
15 octobre 1912. 

" 
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NOTES EXPLICATIVES. 

Le terme " tonne " employé d'un bout à l'autre de ce rapport signifie Une 
tonne de 2000 livres ; de même que " année " veut dire l'année civile, à 
moins qu'on ne fasse une déclaration contraire. L'année fiscale pour le gou-
vernement finissait autrefois au 30  juin; mais elle se termine maintenant au 
31 mars. • Ce changement a eu lieu en 1907; c'est pourquoi la période fiscale 
se terminant le 31 mars 1907 ne couvre que neuf mois. 

Les statistiques des exportations et des importations, que nous citons d'un 
bout à l'autre de ce rapport, sont compilées des rapports du Commerce et de la 
navigation, publiés par le ministère .des Douanes. • 

Le terme "production," employé d'un bout à l'autre de ce rapport peut 
être interprété en général comme signifiant la quantité vendue ou expédiée. 

Les produits minéraux extraits des mines ou manufacturés, mais qui ne 
sont pas vendus ou expédiés, à la fin de l'année, ne sont pas inclus sous le 
ternie " prodnetion." 

On trouvera une exception à cette règle relativement au fer en gueuse ; - 
mais dans ce cas les statistiques de production représentent les quantités fa- 

. 	briquées. 	 • 

La valeur de la production des Minéraux métalliques, qu'ils soient ou 
non raffinés au Canada, a pour base le prix nuiyen que commande le métal 
sur 1es marchés principaux. Habituellement nous avons pris comme étalon 
les prix • payés à New-York. Dans le cas du plomb, cependant, le prix de 
New-York est tellement plus élevé que celui de Londres, que l'on se sert du 
prix du marché de Montréal qui tient à peu près le milieu entre•ces deux 
extrêmes. La valeur des produits non métalliques est celle qu'ils ont à la 
mine ou au point d'expédition. 





LA 

PRODUCTION MINÉRALE DU CANADA 
Durant l'aracée civile 

1911 

Sommaire général. 

La valeur totale de la production minérale du Canada en 1911, d'après 
les statistiques revisées maintenant complètes, fut de $103,220,994, et bien 
qu'elle ait été de $3,602,629 moindre que la production de 1910, elle fut néan-
moins beaucoup plus élevée que le rendement de n'importe quelle autre année 
antérieure. La valeur totale de la production en 1910 fut de $106,823,623, 
la diminution en 1911 équivalant à un peu plus de 3 %. La production la 
plus élevée par tête se produisit en 1910, lorsque le rendement en moyenne 
fut de $14.93 par tête de la population. L'année 1911 vient ensuite avec un 
rendement moyen par tête de $14.42. 

L'année 1886 fut la première pour laquelle des statistiques complètes de 
la production minérale par tout le Canada furent réunies par ce ministère, et 
là production, cette année-là, fut estimée à $10,221,255, ou à environ $2.23 
par tête. En 10 ans la production avait augmenté d'au delà de 100 %, soit 
à $22,474,256 ou à $4.38 par tête, en 1896. A cette époque, le Yukon com-
mença à contribuer largement à la production de l'or, et durant les cinq 
années qui suivirent, une augmentation de près de 200 % se produisit, le ren-
dement total accusant une valeur de $65,797,911 ou $12.16 par tête en 1901. 
Les trois années suivantes furent témoins d'une légère diminution; mais à 
partir de 1904, la production se mit à augmenter rapidement de nouveau jus-
qu'au point actuel, qui est dû au développement général d'une. grande variété 
de produits minéraux. 

Production minérale annuelle au Canada depuis 1886. 

\ 	Valeur. de la 	Valeur par 	 Valeur de la Valeur par 
Année. 	 Année. 

	

 
production. 	tête. production. 	tête. 

$ 	 $ cts. 	 $ 	$ cts. 
1886 	10,221,255 	2 23 	1899  	49,234,005 	9 27 
1887  	10,321,331 	2 23 	1900  	64,420,877 	12 04 
1888 	12,518,894 	2 67 	1901 	65,797,911 	12 16 
1889  	14,013,113 	2 96 	1902 	63,231,836 	11 36 
1890 	16,763,353 	3 50 	1903 	61,740,513 	10 83 
1891  	18,976,616 	3 92 	1904 	60,082,771 	10 27 
1892 	16,623,415 	3 39 	1905   	69,078,999 	1-1 49 
1893 	20,035,082 	4 04 	1906  	79,286,697 	12 81 
1894 	19,931.158 	3 98 	1907 	86,865,202 	13 75 
1895 	20,505,917 	4 05 	1908 	85,557,101 	13 16 
1896   	22,474,256 	4 38 	1909 	91,831,441 	13 70 
1897 	28,485,023 	5 49 	1910 	106,823,623 	14 93 
1898  	 28,412,431 	7 32 	1911 	103,220,994 	14 42 
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Production. 

Produits métalliqu 
Minerai d'anti moi ne 	 
Cobalt 	 
Oxyde de Cobalt et oxyde de ni 
Matières de Cobalt, oxydes 

langés de Cobalt et de nie 
Cuivre (b) 	  
Or 	 
Fer en gueuse provenant du n 

	

rai canadien (c) 	 
Minerai de Fer vendu pour 

	

portation (k) 	 
Plomb (d) 	  
N ickel (e). 
Argent (f ) 	 
Minerai de zinc 	 

Total 	 

Produits non-métalliq 

Actinolite 	  
Oxyde arsénieux 	..... 	 
Amiante 	  
Asbestiques 	 
Chromite 	......... 
Charbon 	  
Corindon 	 
Feldspath 	  
Spathfinor 	  
Graphite 	  

" 	artificiel 	  
Pierre à meules 	  
Gypse    	

Etat comparatif de la.. production minérale pour les années 1910 et 1911. 
Augmentation ( -t- )ou Augmentation ( .1- )ou 1910. 	 1911. 	 Diminution 	(-). 	Diminution 	(-). 

	

Pour c. 	 Pour c. 

	

Quantité. 	Valeur (a) 	Quantité. 	Valeur (a) 	Quantité. 	ok 	Valeur. 	odu total 	 du total 

8. $ 	efe 	 $ 	 $ 
	 *Tonnes. 	36.i 	13,900  	0 	0    - 	13,906 	 

	

 	Livres.  	51,986 ....... ....  	. 	- 	51,986 	 
ckel 	" 	 154,174)  
mé- 	 221,690 	0.22   	+ 	221,690 ........ 
tel. 	"   1,260,832 

" 	55,092,369 	7,094,094 	6.64 	55,648,011 	6,886,998 	6.67 - 	44,358 	0.08 - 	207,096 	2.92 

	

 	Onces. 	493,707 	10,205,835 	9.55 	473,159 	9,781,077 	9.48 - 	20,548 	4.16 - 	424,758 	4.16 me 

	

Tonnes. 	104,906 	1,650,849 	1.54 	42,186 	613,404 	0.59 - 	62,720 	59.79  -1,037,445 	62.84 'ex- 
0 	114,449 	324,180 	0.30 	40,137 	88,570 	0.09 - 	74,312 	64.93 - 	235.616 	72.68 

	

 	Livres. 	32,987,508 	1,216,249 	1.13 	23,784,969 	827,717 	0.80  -9,202,539 	27.90 - 	388 532 	31.95 
" 	37,271,033 	11,181,310 	10.46 	34,098,744 	10,229,623 	9.91  -3,172,289 	8.51 - 	951,687 	8.51 

	

Onces. 	32,869,264 	17,580,455 	16.45 	32,559,044 	17,355,272 	16.81 - 	310,220 	0.94 - 	225,183 	1.28 	 Tonnes. 	5,063 	120,003 	0.11 	2,590 	101,072 	0.10 - 	2,473 	48.84 - 	18,931 	15.78 

	

 	49,438,873 	46.28  	46,105,423 	44.67    -3,333,450 	6.74 

us. 

	

 	Tonnes. 	30 	330 . 	 67 	736 	 + 	37 123.00 + 	406 123.00 
" 	(j) 	2,049 	(j) 	81,044 ......... . 	2,097 	76,237  	+. 	48 	2.34 - 	4,807 	5.93 
di 	77,508 	2,555,974 	2. 39 	101,393 	2,922,062 	2.83 + 	23,885 	30.82 	.1- 	366,088 	14.32 
ii 	24,707 	17,629 	 26,021 	21,046  	+ 	1,314 	5.32 	.1- 	3,417 	19.38 
lé 	299 	3,734 ..• 	157 	2,587 	- 	142 	47.49 - 	1,147 	30.72 
" 	12,909,152 	30,909.779 	28.93 	11,323,388 	26,467,646 	25.64  -1,585,704 	12.28  -4,442,133 	13.50 ic 	1,870 	198,680 	0.18 	1,472 	161,873 	0.15 - 	398 	21.28 - 	36,807 	18.53 
" 	15,809 	47,067 	 17,723 	51,939  	+ 	1,914 	12.11 4- 	4,272 	8.96 

." 	 2 	15 	... ....... 	34 	238  	+ 	32  	-F 	223 	 0 	1,392 	74,087  	1,269 	69,576 	- 	123 	8.84 - 	4,511 	6.09 c. 	1,221  	 1,086  	- 	135 	11.06 	 
II 	3,973 	47,196 	4,566 	52,942 	 + 	593 .14.92 	F 	5,746 	12.17 
41 	525,246 	934,446 	0.87 	518,383 	993,394 	0.96 - 	6,863 	1.31 + 	58,948 	6.31 



2,160 

190,385 

0 
33,185 

199,563 
1,346,471 

2,604 
388,550 

12,578 
187,064 
91,951 

409,624 
22,308 

134 

0.12 

...... 
0.21 
1.85 

...... 
0.34 

0.35 
...... 

0.42 
.... 

+ 	668 
4. 	54 

50 
1,191 

622 
24,803 

857 
28,796 
27,679 

7,490 
188 

2 

5,531 
300 

128,677 

400 
28,333 

223,758 
1,917,678 

3,817 
357,073 

5,206 
365,820 

83,865 
443,004 

22,100 
122 

206.00 3,371 
300 

61,708 

156.00 

32.41 

400 
4,852 

24,195 
571,207 

1,213 
31,477 

7,372 
178,756 

8,086 
33,380 

208 
12 

...... 
14.62 
12.12 
42.42 
46.58 
'8.10 
58.61 
95.56 
8.79 
8.15 
0.93 
8.96 

- - 

+ 

- - 

- - 

+ 
- - 

+ 

- 3,351,198 8.88 

24.75 

73.96 
7.85 

57.98 
53.45 
31.38 
8.91 
2.64 
9.09 

Magnésite   Tonnes. 

	

• 	 Manganèse 	 .‘ 
Mica 	  
Couleurs minérales - 
Barytes    Tonnes 
Ocres 	  
Eau minérale 	  
Gaz naturel (g) 	 
Tourbe Tnnnes. 
Pétrole (h)    Barils. 
Phosphate    Tonnes. 
Pyrites    

41 Quartz 	 
Sel 	  
Talc 	  
Tripolit 	  

Total 	  

323 

0 
4,813 

841 
315,895 

1,478 
53,870 
88,205 
84,092 

7,112 
22 •• 

35.34 

0.17 

0.18 
1.28 

0.36 

0.17 

0.38 

991 
54 

50 
3,622 

......... 

1,463 
291,092 

621 
82,666 
60,526 
91,532 

7,300 
20 

34,405,960 

* Petites tonnes d'un bout à l'autre. (a) Les métaux, cuivre, plomb, nickel et argent sont pour les besoins de statistiques et de compa-
raisons évalués à leur valeur finale moyenne du métal raffiné. Le fer en gueuse, le minérai de zinc et les oxydes de Cobalt sont évalués au 
haut-fourneau ou sur place, et les produits non métalliques à la mine ou au point d'expédition. 	(b) Cuivre contenant des produits d'usines 
et recouvrements présumés des minérais exportés à 12,378 cents par livre, en 1911; et 12,738 cents par livre en 1910. 	(C,  La production 
totale du fer en gueuse au Canada, en 1911, fut de 917,535 tonnes, évaluées à $12,307,125 dont on estime que 875,349 tonnes évaluées à $11,693.721 
devraient être mis au crédit des minérais importés ; en 1910, la production totate fut de 800,797 tonnes, évaluées à $11,245,622 dont 695,891 
tonnes évaluées à $9,594,773 sont mis au crédit des minerais importés 	(d) Le plomb raffiné et le plomb en lingots grossiers exportés à 3,480 
cents par livre en 1911, et a 3,683 cents par livre en 1910, prix moyens à Montréal et à Toronto, respectivement. 	(e) Nickel en matte évalué 

30 cents en 1910 et 1911. 	On se sert maintenant de quantités de matte do nickel et de cuivre qui vont toujours en augmentant pour la 
fabrication du métal " monel" qui se vend à un prix bien inférieur à celui du nickel raffiné). La valeur du nickel en matte, tel qu'expédié 
par les opérateurs, fut d'environ 10 cents par livre pour les deux années. (f) Argent estimé recouvrable à 53,304 cents par once en 1911 et à 
53,486 cents en 1910. 	(g) Recettes brutes pour la vente du gaz. 	(h) Quantité sur laquelle une prime fut payée et évaluée à $1.224 par baril 
en 1911 et à $1,23 en 1910 	(i) Valeur reçue en 1910 par les exp§diteurs de minérais de Cobalt argentifères pour le Cobalt qu'ils contenaient. 
On n'a rien payé pour le Cobalt en 1911. 	(j) En 1910 y est compris 547 tonnes de minérai arsenical évalué à $5,716. 	(k) En 1911, chiffres 
fournis par les producteurs, lesquels diffèrent légèrement de ceux des rapports du commerce et de la Navigation. 

37,757,158 33.33 



Etat comparatif de la production minérale pour les années 1910 et 1911. - (Suite). 

Augmentation + 	Augmentation + 
1910 	 1911 	 ou 	 ou 

Diminueon - 	Diminution - 
Production 

Pour 	 Pour, 
, 	 Quantité 	Valeur 	cent du Quantité Valeur (a) cent du 	Quanti té 	°h, 	Valeur 	0/ „ 

total 	 total 

Matériaux de Construction, et produits argileux. 	 $ 	O/  I o 	 8 	O/ a 	 $ 

Ciment Portland    Barils 	4,753,975 	6,412,215 	6 . 00 	5,692,915 	7,644,537 	741 + 	938,940 	1975 + 1,232,322 	1922 
Produits argileux- 
Brique, commune 	Nombre 627,715,319 	5,105,354 	4 . 77 645,550,517 	5,420,890 	525 +17,835,198 	2'84 + 	315,536 	6'18 
Brique, pressée 	" 	67,895,034 	807,294 	0 ' 75 87,350,539 	1,094,582 	1 . 06 +19,455,505 	2865 f 	287,288 	35 - 59 
Brique à paver 	 " 	4,214,917 	78,980 . 	5,220,400 	79,444 	 + 1,005,483 	2386 + 	464 	0.59 
Brique moulée et d'ornement 	 703,345 	16,092  	605,643 	11,281  	- 	97,702 	1389 - 	4,811 	29 - 89 
Argile refractaire et produits de cette argile  	50,215  	 89,130     + 	38,915 	77'50 
Terra-Cotta à l'épr. du feu et d'architecture  	176,979 	0'16  	409,585 	0 - 39    + 	232,606 	13100 
Poterie 	 250,924 	023  	102,493 	0'10     - 	148,431 	5915 
ruyaux d'égouts  	 774,110 	0 . 72 . 	 812,716 	0'79 	  + 	38,606 	499 
ruiles, drains  	Nombre 24,562,648 	370,008 	0 . 34  	339,812 	0 . 32  	- 	30,196 	8-16 
;Jhaux 	Buisseaux 	5,848,146 	1,137,079 	106 	7,533,525 	1,517,599 	1.47 + 1,685,379 	28-82 + 	380,520 	33 - 46 
Brique de sable et chaux 	Nombre 44,593,541 	371,857 	0 . 34 51,535,243 	442,427 	0'43 + 6,941,702 	1557 + 	70,570 	18'98 
Sable et gravois (exportations) 	Tonnes 	624,824 	407,974 	0 . 38 	573,494 	408,110 	0 . 39 - 	51,330 	822 + 	136 	0'03 
Ardoise  	Carrés 	3,959 	18,492.. 	1,833 	8,248  	2,126 	5370 - 	10,244 	5539 
Pierre- 

Granite 	 739,516 	0 . 69  	1,119,865 	1 - 08    + 	380,349 	5143 
Calcaire   	2,249,576 	2'10  	2,594,926 	2'51     + 	345,350 	15 - 35 

• 	 Marbre 	 158,779 	0 . 14  	162,783 	0 . 15 	  + 	4,004 	2 - 52 
Grès 	 502,148 	0'47  	451,183 	0'43 .   	- 	50,965 	10 - 15 

Total   	19,627,592 	18 . 37  	22,709,611 	2200.    + 3,082,019 	13'57 

	

Grand total   106,823,623 	100'00    103,220,994 	100'00     - 3,602,629 	3 . 37 



1907. 	1908. 	1909. 	1910.  I 1911. 

Cts. 	Cts. 	Cts. 	Cts. 

20004 13 108 12982 12138 12176 
5 125 	4 100 	4273 	4446 	4 420 
4 1 43 	2935 	2 - 836 	2 107 	3036 
4 . 701 	3364 	3 168 	3 146 	3480 

45 . 000 43000 40000 	40 . 000 	40000 
65 127 52164 	51503 53486 	53 . 304 
5.962 	4 120 	5603 	5 . 520 	5 158 

38166 29465 29 125 34 123 42181 

Cuivre, New York 	  
Plomb 

" 	Londres 	 
" 	Montreal* 	  

Nickel, New York. 	  
Argent 	id 

Zinc 	t t 

IDtain 
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La production des produits métallifères en 1911 a été évaluée à 
$46,105,423, étant 44.67% du revenu total des mines et une diminution en. 
valeur par rapport à l'année précédente de $3,333,450 ou environ 6.e.4  %. La 
valeur de la production des produits non-métallifères (non compris les maté-
riaux de construction et les produits argileux) en 1911, a été de $34,405,960 
étant 33,33% du revenu total des mines et une diminution de $35,351,198 
ou 8,8% de la valeur de la production de l'année 1910. 

La valeur de la production de l'argile, de la chaux et de la pierre et des 
autres matériaux de construction en 1911, a été de $22,709,611 ou 22 % de 
la production totale, et une augmentation de $3,082,019 ou 13,5 % sur le 
rendement de l'année 1910. 

Le produit le plus important au point de vue de sa valeur a été le char-
bon qui a contribué pour au delà de 25 % de la production totale ; l'argent, 
le second produit en importance, a contribué pour au delà de 16%%, le 
nickel pour près de 10%, l'or pour presque 91/2%, les produits argileux 8%, 
le ciment 75% et le cuivre 62/3%. 

La diminution de production en 1911, bien qu'elle ait été en apparence 
générale dans toutes les industries métallurgiques, doit être attribuée en 
partie aux grèves de longue durée des mineurs, dans les mines de charbon de 
l'Alberta et dans le district de Crow's Nest, dans la Colombie Anglaise. 

La rareté du charbon et du coke, dans ces provinces, a sérieusement em-
barrassé l'industrie métallurgique en Colombie Anglaise, et il n'y a pas de 
doute qu'elle a eu pour résultat une plus petite production de cuivre, d'ar-
gent et d'or, que nous n'aurions eue sans cela. Quant au fer, bien que l'on 
constate une diminution dans la quantité de fer en gueuse provenant du mi-
nerai canadien, la production totale du fer en gueuse provenant des minerais 
domestiques et importés, accuse une très forte augmentation sur le rendement 
de 1910. 

Les prix des métaux, dont dépend directement la valeur de la produc-
tion, n'ont pas beaucoup varié dans le cours de l'année ; de fait, les moyennes 
sont restées passablement stationnaires au cours des trois dernières années. 
Les prix du cuivre, du plomb et de l'argent sur le marché de New-York ont 

\ été d'une fraction plus bas en 1911. Le prix du zinc a été d'une fraction 
plus élevé et le nickel a été stationnaire. Sur le marché de Londres et à 
làontréal qui suit les cours de Londres, le prix moyen du plomb a été à la 
hausse. 

*Cotations fournies par MM. Thomas Robertson and Company, Morttréal Qué. 

Parmi les produits non métalliques, la plus sérieuse  diminution fut dans 
le charbon, diminution due comme nous l'avons déjà expliqué à des difficultés 
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ouvrières; de moindres diminutions s'accusent pour le corindon, le mica et 
le pétrole, tandis que d'un autre côté,' des augmentations substantielles se 
produisirent dans les ventes de l'amiante, du gypse, du gaz naturel, des pyrites 
et du sel.•' 

Les matériaux de construction et les produits argileux accusent presque 
tous une production accrue. 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS 

Une très large portion de la production -minérale du Canada est exportée 
pour la consommation ou le raffinage en dehors du Canada. D'un autre 
côté, des quantités considérables de produits miniers, surtout ceux qui ont été 
raffinés ou soumis à un traitement partiel on sous forme de marchandises 
manufacturées et prêtes pour la consommation, sont importées.  

La valeur totale des exportations des pro-duits de la mine, comprenant 
les produits -  directs de la mine et les marchandises manufacturé2s provenant 
de ces produits en 1911, a été de $52,546,593 comparativement à $51,856,862 
en 1910. Cette valeur comprend pour 1911, des produits miniers évalués à 
$41,121,688 et des produits manufacturés estimés à $$11,424,905. Prati-
quement, l'entière production canadienne du cuivre, du nickel et de l'argent 
est exportée de même qu'une très f orte'proportion de la production de l'or, de 
l'amiante et du mica. 

Les exportations de charbon sont également considérables. Ces items 
seuls contribuent pour environ 74.4 % de la valeur _des produits miniers ex-- 
portés. Les produits manufacturés provenant des produits miniers qui sont 
exportés, consistent surtout en marchandises de fer *et d'acier, d'aluminium,  
de carbure de calcium, de chaux, d'acétate de chaux et de coke.. 

La principale destination des exportations de produits miniers du Canada 
sont les Etats-Unis, où durant l'années fiscale 1910-1911, environ 77.4 % 
ont été exportés ; et environ 15.7 % en Angleterre. 

Une grande variété de produits minéraux, surtout sous forme de mar-
chandises manufacturées ou à demi manufacturées, sont chaque année im-
portées au Canada. La valeur totale de ces importations durant l'année de 
calendrier 1911, a été de $181,839,077, quand la valeur de ces importations  
était estimée à $147,305,012 en 1910. Des importations totales en 1911, 
pour une valeur de près de $48,000,000, nous avons importé des produits mid: 
néraux sous leur forme le plus rudimentaire, tels que : charbon, minérai.,41e 
métaux, diamants non montés et -diamants noirs, asphalte, alumine, argiles, 
etc., tandis que nous avens importé du fer et de l'acier et des produits manu-
facturés provenant de ces métaux pour une valeur d'au delà de $93,000,000. 
Les importations de métaux, tels que : cuivre, or, argent, plomb, platine, étain 
et zinc, et en marchandises manufacturées de ces mênies produits, ont atteint 
une valeur totale d'au delà de $18,750,000 pendant que les importations de 
pétrole et de produits argileux ont dépassé $11,000,000. 

L'excédent considérable des importations sur les exportations semblerait 
indiquer qu'il existe d'excellentes occasions pour le développement non 'seu-
lement de la preduetion minérale du Canada, mais aussi de nombreuses indus-
tries manufacturières, qui utiliseraient les produits de nos mines comme ma-
tières premières. .0n ne doit cependant pas perdre de vue le fait que la si-
tuation géographique du Canada et des Etats-Unis, séparés par une barrière 
imaginaire de 3,000 milles dé long, nonobstant les tarifs des deux côtés, a pour 
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2,377,049 
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346,081 
46,800 
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4,039,040 
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14,095 

324,186 
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641,426 

62,776 
53,008 

110,071 
2,618 

407,974 
15,649,537 

18,867 
3,352 
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134,462  

42,236,270 

4,125,558 
75,120 

1,500,639 
55,208,054 

79,756 
16,150 

362,102 
65,100 

 71,961 
693,940 

3,999,925 
26,495 

32,619,971 
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57 
742 

37,686 
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6,919 
3 

39 
16,263 
32,102 

454,600 
573,494 

31,216,725 
83,767 

168 
15 

81,761 
2,067,259 

4,357,074 
5,459,770 

7,955 
56,085 

7,493,523 
425,161 

1,826 
2,806 

242,548 
27,070 
12,952 

3,676,396 
73 

4,946 
- 77,777 

133,411 
225 

375,695 
100 

1,961 
43,249 

120,585 
5,055 

408,110 
15,807,366 

25,103 
1,796 

22 
204,028  

41,121,688 

8,924 
11,382 
6,344 

18,745 

16,888 

115,068 
1,234,794 

205,342 
634,326 
575,848 
540,677 

7,428,157 

5,923 
5,412 

14,355 
•11,085 

22,859 

20,437 

117,904 

138,377 
95,904 

1,432,911 
317,842 
778,274 
796,246 
508,094 
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résultante de leur faire trouver mutuellement avantageux l'échange de leurs 
produits. Puis nous constatons de fortes exportations aussi bien que des im-
portations de charbon et d'instruments agricoles. La forte exportation con-
tinuelle de minérais non raffinés et de produits métalliques correspondant 
avec les importations de produits métalliques raffinés et manufacturés, nous 
indiquent encore des occasions pour le développement des industries métal-
lurgiques aussi bien que d'industries pour le traitement, le raffinage et la fa-
brication de produits non métalliques. 

Exportations des produits de la mine et de marchandises manufacturées avec 
ces produits miniers. - Années civiles 1910 et 1911. 

1910. 1911. 

Quantité Valeur Quantité Valeur 

PRODUITS MINIERS. 

Arsenic 	 I  bs. 
Amiante  	.Tonnes. 
Barytes   	Qutx. 
Chrom i te  	Tonnes. 
Charbon 	‘. 
Cuivre, fin en minerai, etc......Lbs. 

" noir ou gros. et  en gueuse " 
Feldspath 	 .Tonnes. 
Or 	 
Gypse 	Tonnes. 
Plomb en minerai, etc 	Lbs. 
Plomb en gueuse, etc 	 
Mica 	 
Couleurs minérales 	11 

Eau minérale  	Gallons. 
Nickel, en minerai 	 Lbs. 
Huile, raffinée 	 Gallons. 
Minerais-

Antimoine 	 Tonnes. 
Corindon 	11 

Fer 	 
Manganèse 	 
Autres minerais 	 

Phosphates 	 1. 

Platine 	 Onces. 
Plombagine 	Qutx. 
Pyrites 	Tonnes. 
Sel 	 1.bs. 
Sable et graviers 	.Tonnes. 
Argent 	 Onces. 
Pierre à bàtir 	 Tonnes. 

" d'ornement 	 
" pour la fabri. des meules.. " 

Autres produits de la mine 	 
Total des produits miniers 

2,254 
15,768 
30,434 

275,200 
624,824 

30,699,770 
63,407 

446 
308 

PRODUITS  MANUFACTURES. 

	

Acétate de chaux   .Lbs. 
Instruments agricoles-

Cultivateurs 	Nombr. 
Herses 	 
Moissonneuses 	  11 

Rateleuses  	‘‘ 
Faucheuses 	  
Pièces de ces instruments  	41 

Charrues.. 	 Nombr. 
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Exportations des produits de la mine et des marchandises !,nanufacturées 
avec les produits miniers. Années civiles 1910 et 1911. - (Suite). 

1910. 	 1911. 

	

Quantité 	Valeur 	Quantité 	Valeur 

PRODUITS MANUFACTURÉS - Suite. 	 $I 	 $ 
Moissonneuses   Nombre 	3,441 	220,517 	9,285 	574,315 
Semeuses 	Il 	256 	13,727 	174 	13,795 
Moulins à battre. 	 41 	 29 	8,576 	339 	92,442 
Tous autres instruments  	.‘  	1,163,722  	1,533,728 

Aluminium en barres 	Quint. 	77,224 	1,160,242 	49,901 	747,587 
“ 	produits manufacturés 	" 	 3,741  	1,555 

Briques   	Mille 	390 	2,762 	394 	3,977 
Carbure de calcium 	Livres  	4,888,975 	142,402 
Ciment 	 12,914  	4,067 
Argile, produits manufacturés 	9,061  	2,071 
Coke 	 Tonnes 	57,971 	250,715 	9,852 	39,823 
Faïence et tous ses produits manufact 	6,101 
Pierres à meules, produits manufacturés.  	23,164  	29,184 
Gypse et terre à plâtre 	12,306  	 4,429 
Fer et acier :- 

Ouvrages en fonte coulée,N.E.S 	51,958  	33,441 
Bouées à gaz et parties d'icelles.  	 68,485 
Quincaillerie, outils, etc 	 88,844  	94,513 
Quincaillerie, N.A.E. 	 43,472  	44,199 
Machine, machines Lynotype 	39,438  	12,239 
Machine, N.A.E 	 301,961  	431,493 
Fer en gueuse   Tonnes 	9,763 	296,310 	5,870 	271,983 
Fer de riblons et acier .......  	Quint 	233,264 	171,603 	84,153 	54,818 
Machines à coudre 	 Nombre 	17,834 	188,196 	18,519 	218,075 
Acier, produits manufacturés 	"  	1,110,925  	769,692 
Poêles    Nombre 	1,058 	15,832 	1,176 	20,628 
Clavigraphes 	II 	5,970 	409,326 	4,771 	318,995 Voitures- 

Automobiles 	., 	 387 	433,663 	1,509 	1,184,506 
Parties d'automobiles 	 45,798 
Bicycles 	  Nombre 	72 	2,710 	90 	5,936 
Parties de bicycles 	28,654  	50,828 

Chaux 	 44,762  	35,536 
Métaux, N.A.P 	 133,426  	175,716 
Naphte et gazoline 	 Gallons  	23,959 	4,427 
Plombagine, produits manufacturés 	66,658  	33,958 
Pierre à bâtir 	 80  	 456 
Pierre d'ornement 	 5,272  	 980 
Goudron 	 56,669 
Ferblanc, produits manufacturés 	30,176 

Total des proil. manufacturés 	9,620,592    11,424,905 

Grand total 	 51,856,862 	 52,546,593 



33,488,464 
3,820,574 

b28,031 

216,514 
325,153 
777,147 
43,975 

177,675 
212,950 
110,222 
202,071 
53,071 
28,450 
17,218 
13,552 
14,946 
10,956 
10,903 

66 

8,518 
4,516 

1.030 
73 

20,942 
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EXPORTATIONS. 

Indiquant la destination des produits des mines, durant les exercices financiers 

1909-10 et 1910- 11. 

Destination. 1909-10 
Valeur 

1910-11 
Valeur 

33,129,505 
6,726,015 

580,632 
392,715 
376,653 
302,055 
301,870 
239,596 
220,244 
161,017 
116,326 
85,247 
66,525 
24,941 
21,609 
11,904 
10,101 
8,000 
2,768 
2,376 
1,742 
2,309 
1,383 
1,000 

720 
300 
48 

Etats-Unis 	 
Royaume-Uni 	  
Terreneuve et Labrador 	  
Alaska 	 
Hong-Kong 	 
Mexique 	 
Empire de Chine 	  
Allemagne en Europe 	 
Belgique 	  
Australie et Tasmanie 	  
France 	 
Japon 	  
Bermudes 	  
Iles St-Pierre et Miquelon 	 
Hollande et Pays-Bas 	  
Indes Occidentales anglaises 	 
Cuba 	 
Italie 	 
Possessions Britanniques (toutes les autres) 	 
Etats de l'Amérique Centrale et Costa Rica 	  
Uruguay 	  
Nouvelle Zélande 	  
Argentine 	  
Saint-Domingue 	 
Autriche-Hongrie 	..... 	  
Suiése 	  
Guinée Hollandaise 	 
Autres pays    	

40,087,017 42,787,561 

29976 - 2 



Productions. 

Alumine 	 
Alun, alun en pain et chloral 	  
Aluminum et produits manufacturés 	  
Antimoine 	 
Sels d'antimoine 	 
Oxyde et sulfure d'arsenic 	  
Amiante 	  
Asphalte 	 
Cloches et gongs 	 
Bismuth 	 
Blanc fixe et blanc satin 	  
tr'cories de fourneaux en activité 	  
Borax 	 
Brique et tuile 	  
Brique réfractaire, d'une espèce qui n'est pas fabriquée au Canada 
Brome 	 
Pierres à bordure 	 
Ciment romain, de Portland et ses produits manufacturés 	 
Craie, pierre de Cornwall, feldspath, fluorspath, etc... ..... 	 
Argiles 	 
Charbon, anthracite, bitumineux, menailles et tout-venant 	 
Goudron et houille sèche. 	 
Coke 	  
Coke écrasé pour batteries électriques 	  
Cui vre et ses produits manufacturés 	  
Cryolite 	  
Creusets, argile ou plombagine 	 
Chlorure de chaux 	 
Cyanures de potasse sodium, cyanogène ou de brome 	 
Diamants, non montés et diamants noirs 	  
Faïence. 	 
Terres, nature 	 
Carbones électriques 	 
Emeri 	 
Engrais, composés ou manufacturés 	 
Cailloux, quartz, silex, etc 	 ......... 	 
Parements en fonte 	  
Terre à foulon 	 
Fossiles 	 
Enduit refractaire 	 
Or et argeta et leurs produits manufacturés 	 
Graphite et ses produits manufacturés 	  
Pierres à meule 	 
Gypse et plâtre de Paris 	 
Fer et acier.-Total*  1910: $75,758,594; 1911:  $93,165 437 

Instruments agricoles 	  
Fer ou acier en barre, laminé, soit en rouleaux, paquets, ba 

	

guettes ou barres 	  
Objets en fonte, fer ou acier, N. A. P 	 
Coutellerie 	 
Engins, locomotives et autres 	  
Fer en gueuse 	 
Loupes de fer ou (l'acier, billes, fer ou acier ébauché et en 

loupes, en lingots, lingots à cannes. lopins ou autres formes 
Fer ou acier, laminé, en cornière, en forme de T, poutres, fer 

à côtes, traverses, etc 	  
" laminé, pas moins de 30,, de largeur ni moins 

de j-,, d'épaisseur 	  
Maquette de fer ou d'acier, coupé ou laminé en rainures, etc. 

	

Fer ou acier en feuilles, galvanisé uni, feuilles dut Canada, etc 	 
Machines et mécanique 	  
Rails d'acier  	
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IMPORTATIONS. 
Importations de produits de la mine et de marchandises manufacturées avec 

ces produits miniers. - Années civiles 1910 et 1911. 

1910 
Valeur.  

403,283 
26,145 

756,550 
25,296 

9,152 
15,837 

230,486 
441,945 
111,185 

6,996 
22,726 

105,574 
103,177 
943,846 
811,927 

323 
854 

476,113 
121,959 
292,508 

28,450,001 
74,352 

1,908,725 

4,369,773 
54,56] 
52,890 

116.923 
90,639 

2,231,824 
2,283,116 

8,228 
56,704 

133,290 
388,467 
45,942 
23,44] 
6,015 
3,17] 
2,344 

2,393,860 
59,957 
71,394 

169,798 

3,816,505 

2,901,814 
547,731 

1,018,065 
2,415,497 
3,400,183 

790,195 

4,843,429 
1,771,330 

1,813,131 
4,446,505 

19,979,850 
756,531 

1911 
Valeur. 

372,009 
88,516 

648,046 
36,405 
2,418 
6,823 

319,815 
558,784 
104,965 

7,012 
29,796 

141,136 
120.313 

1,555,347 
814,414 

40 
1,642 

848,416 
147,640 
270,247 

39,292,591 
81,555 

1,843,248 
6,840 

4,936,769 
29,602 
56,814 

118,501 
94,397 

2,612,150 
2,516,536 

9,398. 
 56,529 

150,444 
386,645 

56,624 . 
2],816' 

7 024 

2,821 
2,480,017 

56,132 
123,356 
205,782 

4,508,094 

3,017,349 
794,953 

1,041,412 
3,221,249 
2,681,795 

1,671,207 

5,091,695 
1,503,123 

1,914,819 
4,487,900 

28.250,006 
2,583,486 
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IMPORTATIONS. 

Importations de produits de la mine et de marchandises manufacturées avec 
ces produits miniers. - Années civiles 1910 et 1911. 

Production. 
1910 

Valeur. 
1911 

Valeur. 

Fer et acier-Suite. 
Tuyauterie 	 
Fils 	 
Toutes les autres sortes de fer et d'acier et leurs produits manuf. 
Sable de fer 	  
Kainite 	 
Plomb et ses produits manufacturés 	 
Chaux 	 
Litharge 	  
Pierre lithographique 	 ..... 
Oxyde de manganèse 	  
Magnésie 	  
Ecume de mer 	 
Mercure on vif-argent 	  

• Alliages métalliques : 
Métal Babbitt 	 
Cuivre et ses produits manufacturés 	  
Métal anglais 	  
Argent allemand, nickel et nickel argentifère 	  
Métal à fondre les caractères 	  
Substances minérales et bitumineuses 	  
Eau minérale, comprenant l'eau gazeuse 	 
Nickel anodes 	 
Ocres, etc 	 
Minerais de métaux 	  
Cire de paraffine 	  
Bougies de paraffine 	 
Pétrole et ses produits 	 
Phosphate (engrais) 	  
Platine et st3. produits manufacturés 	 
Potasse et ses produits manufacturés. 
lierres précieuses 	 
Pk.rre ponce 	 
Sel 	 
Salpêtre 
Sable et graviers 	  
Ardoise et ses produits manufacturés 	  
Papier sablé 	  
Produits de la soude, barille, bichromate, caustique, sel et sel 

	

en pains. 	 
Pierre et ses produits manufacturés (comprenant le marbre) 	 
Nitrate de soude 	 
Sulphate de fer 	  
Souffre et phosphore 	 
Acide sulfurique 	 
Talc 	 
Etain et ses produits manufacturés (y compris la ferblanterie)... 
Blanc de céruse et craie préparée 	  
Zinc et ses produits manufacturés    	

2,025,021 2,372,182 
3,572,046 3,622,766 

21,660,761 26,403,401 

	

6,847 	8,340 

	

4,905 	9,262 
833,743 1,049,276 

	

138,847 	161,985 

	

56,049 	65,743 

	

10,441 	12,344 

	

17,133 	22,612 

	

10,847 	11,012 

	

26 	150 

	

63,450 	67,416 

	

24,931 	35,073 
2,862,686 3,218,942 

	

45,132 	32,430 

	

123,621 	147,315 

	

159 	321 

	

76,327 	168,577 

	

202,306 	229,367 

	

23,317 	34,199 

	

55,393 	53,092 
4,302,801 4,014,748 

	

68,673 	75,661 

	

21,933 	30,763 
4,826,763 6,009,730 

	

72,950 	46,21 7  

	

102,318 	176,101 

	

1 91,912 	203,989 

	

306,984 	344,659 

	

14,829 	18,779 

	

462,061 	436,119 

	

90,488 	101,082 

	

196,766 	240,613 

	

142,285 	169,685 

	

148,384 	164,744 

	

767,846 	800,805 
845,123 1,140,852 

	

767,562 	867,778 

	

10,094 	4,773 

	

476,684 	450,875 

	

21,702 	9,281 
6,413 

4,045,256 5,442,551 

	

129,509 	136,022 

	

1,086,829 	1,227,660 

147,305,012 181,839,077 
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MINERAIS MÉTALLIQUES ET LEURS PRODUITS. 
Antimoine. — La production d'antimoine, en 1911, fut limitée à quel-

ques livres d'antimoine raffiné, récupérés à la raffinerie de plomb de Trail, 
C. A. 

Les expéditions de minérai d'antimoine en 1911, furent estimées à 364 
tonnes, évaluées à $13,906. 

Il n'y a eu aucune production d'antimoine raffiné en 1910, mais 61,207 
livres, évaluées à $4,285 furent produites en 1909. En 1911 une exportation 
de 57 tonnes d'antimoine, évaluées à $4,946 a été signalée, contre de expor-
tations de 239 tonnes, évaluées à $15,095 en 1910. 

Les importations d'antimoine ou régule en provenant, en 1911, ont été 
de 561,046 livres, évaluées à $36,405 et de sels d'antimoine 18,420 livres, 
évaluées à $2,418, soit une valeur totale des importations de $38,823. En 
1910, les importations d'antimoine et de régule furent de 388, 952 livres, 
évaluées à $25,296 et de sels d'antimoine 94,330 livres, évaluées à $9,152, soit 
une valeur totale de $34,448. 

Cobalt. — Les propriétaires de mines n'ont reçu aucun paiement pour le 
cobalt contenu dans les minerais expédiés en 1911, quand ils ont reçu de ce 
chef $51,986 en 1910. L'oxyde de cobalt et les matières cobaltiques sont 
produits dans les hauts fourneaux canadiens; en 1911, la production d'oxyde 
de cobalt et d'oxyde de nickel a été de 154,174 livres, et de matières cobalti-
ques et d'oxydes mélangés de cobalt et de nickel de 1,260,832 livres, d'une 
valeur de $221,690. Durant l'année 1910, les expéditions, telles que rap-
portées par le Bureau des Mines d'Ontario, comprenaient 13,508 livres 
d'oxydes de cobalt, évaluées à $9,630 et 108,178 livres d'oxydes mélangées de 
nickel et de cobalt, évaluées à $18,760. 

Cuivre. — La production du cuivre, sous forme de cuivre brut, de matte 
ou de minerai, qui a été pratiquement tout exportée, a été de 55,648,011 livres, 
évaluées à $6,886,998 en 1911, comparativement à 55,692,369 livres, évaluées 
à ,$7,094,094 en 1910. 

Les exportations en 1911, d'après les rapports ont été de 55,287,710 
livres, évaluées à $5,467,725 quand les exportations, en 1910, ont été cle 
56,964,127 livres, évaluées à $5,840,553. 

Les importations totales de cuivre, en 1911, ont été estimées à $4,936,769 
et comprenaient du cuivre brut et des marchandises de cuivre manufacturées, 
au montant de 37,352,237 livres, évaluées à $4,721,480 ainsi que d'autres 
objets en cuivre manufacturés, dont la quantité n'a pas été enregistrée, et qui 
est évaluée à $215,289. 

Les importations de cuivre, en 1910, ont été évaluées à $4,369,773, y 
compris 30,237,106 livres de cuivre brut et manufacturé, évalué à $4,219,451 
ainsi que d'autres objets de cuivre manufacturés, dont la quantité n'a pas été 
enregistrée, mais qui est estimée à $150,322. 

Or. — La valeur totale de la production de l'or, en 1911, a été de 
$9,781,077, représentant 473,159 onces de fin métal, et accusant une dimi-
nution de $424,758 ou au-delà de 4 % de la production de 1910, qui a été 
évaluée à $10,205,835 représentant 493,707 onces. 

La production des placers du Yukon, en 1911, a été de $4,580,000 contre 
$4,550,000 en 1910. 

De la produCtion totale, en 1911, environ $5,014,207 provenait des ex- 
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ploitations alluviales; $513,991 sous forme de lingots, provenant des usines 
où l'on traite les minerais, et $4,252,879, provenant de minerais et de produits 
concentrés expédiés aux hauts-fourneaux. En 1910, $5,091,850 furent ex-
traits des exploitations alluviales; $680,389 sous forme de lingots des usines, 
et $4,433,628 furent retirés des minerais et des produits concentrés expédiés 
aux smelters. 

Les exportations de poussière d'or, de quartz, de pépites et d'or en mi-
nerai, etc., en 1911, ont été évaluées à $7,493, 523, contre $5,491,051, en 1910. 

Les importations de monnaie d'or durant l'année de calendrier 1911, ont 
été de $20,437,799 et de lingots d'or, de $924,233. 

Fer en gueuse. — La production totale de fer en gueuse, dans les hauts-
fourneaux canadiens, en 1911, a été de 917,535 tonnes, évaluées à $12,307,- 
125. Sur ce total, on estime que 875,349 tonnes, évaluées à $11,693,721 
devraient être portées au crédit des minerais .importés, et 42,186 tonnes, éva-
luées à $613,404 aux minerais du pays. En 1910, la production totale fut de 
800,797 tonnes, évaluées à $11,245,622, dont 104,906 tonnes, évaluées à 
$1,650,849 furent mises au crédit du minerai canadien. 

Les exportations de fer en gueuse, comprenant les produits ferrugineux, 
en 1911, ont été de 5,870 tonnes, évaluées à $271,968, contre 9,763 tonnes éva-
luées à $296,310, en 1910. 

Les importations de fer en gueuse, en 1911, ont été de 208,487 tonnes, 
et, évaluées à $2,610,989 et les importations de ferro-manganèse, etc, de 17, 
226 tonnes, évaluées à $429,465 comparativement aux importations, en 1910, 
qui furent : fer en gueuse 227,753 tonnes, évaluées à $3,122,695; fer en gueuse 
au charbon de bois, 16,106 tonnes, évaluées à $242,152 et ferro-manganèse, 
18,900 tonnes, évaluées à $464,741. 

Les exportations totales de fer et d'acier et de leurs produits manufac-
turés, en 1911, ont été évaluées à $9,907,281 contre $7,895,489 en 1910. Les 
importations de fer et d'acier et de leurs produits manufacturés durant l'an-
née de calendrier 1911, ont été estimées à $93,165,437, comparativement à 
$75,758,594, durant l'année de calendrier 1910. 

Minerai de fer. — Les expéditions totales de minerai de fer des mines 
' canadiennes, en 1911, ont été de 210,344 tonnes, évaluées à $522,319, com-

parativement à 259,418 tonnes, évaluées à $574,362, en 1910. Les exporta-
tions de minerai de fer, en 1911, ont été de 37,686 tonnes, évaluées à 
$133,411 contre 114,499 tonnes, évaluées à $324,186 en 1910. 

La quantité de minerai de fer importé, employée au Canada en 1911, a 
été d'environ 1,628,368 tonnes, comparativement à 1,377,035 tonnes employées 
en 1910. 

Plomb. — La production du plomb en 1911, a été de 23,784,969 livres, 
évaluées à $827,717 contre 32,987,508 livres, évaluées à $1,216,249 en 1910. 
Les exportations de plomb en 1911, ont été comme suit: plomb en minerai, 
etc., 65,100 livres; plomb en saumon, 71,961 livres, formant un total de 
137,061 livres. En 1910, les exportations furent: plomb en minerai, etc., 
46,800 livres; plomb en saumon 7,712,253 livres, total 7,759,053 livres. La 
valeur totale des importations de plomb et de ses produits manufacturés, en 
1911, a été de $1,049,276, comparativement aux importations de 1910, éva-
luées à $833,743. 

Nickel. — La production du nickel, sous forme de matte de nickel et 
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cuivre, produite au Canada et exportée pour le raffinage, fut de 34,098,744 
livres, en 1911, comparativement à une production de 37,271,033 livres en 
qui ont produit 32,607 tonnes de matte, contre 628,947 tonnes de minerai 
qui ont produit 32,607 tonnes de matte, contre 628,947 tonnes de minerai 
traitées en 1910 et qui ont produit 35,033 tonnes de matte. 

De petites quantités d'oxyde de nickel sont aussi produites, en même 
temps que l'on traite les minerais argentifères du district de .Cobalt. 

Les exportations de nickel, sous forme de minerai, matte, etc., durant 
1911, ont été de 32,619,971 livres, évaluées à $3,676,396, dont 5,023,393 livres 
en Grande Bretagne et 27,596, 578 livres aux Etats-Unis. En 1910, les ex-
portations ont été de 36,014,782 livres, évaluées à $4,039,040, dont 5,335,331 
livres en Grande Bretagne, et 30,679,451 livres aux Etats-Unis. 

Les importations de nickel et d'anodes de nickel en 1911, ont été estimées 
à $34,199 contre une valeur de $23,317 importée en 1910. 

Argent. — La production de l'argent en lingots ou estimée avoir été re-
couvrée des mattes et du minerai, etc., et exportée, fut de 32,559,044 onces, 
évaluées à $17,355,272, en 1911, comparativement à une production de 32,- 
869,264 onces, évaluées à $17,580,455 en 1910. Environ 93,8 % de la pro-
duction en 1911, a été retirée du district de Cobalt, dans l'Ontario. En 1905, 
la production de l'argent n'a été que de 6,000,023 onces et en 1900, de 4,468,- 
225 onces. Les exportations d'argent, en matte, minerai, etc., en 1911, ont 
été de 31,216,725 onces, évaluées à $15,807,366, contre 30,699,770 onces, 
évaluées à. $15,649,537 en 1910. 

Les importations d'argent en lingots durant l'année de calendrier 1911, 
ont été évaluées à $847,645 quand en 1910, elles ont représenté une valeur 
de $502,772. 

Zinc. — Les expéditions de minerai de zinc en 1911, ont été de 2,590 
tonnes, évaluées à $101,072, comparativement à celles de 1910, qui ont été 
de 5,063 tonnes, évaluées à $120,003 en 1910. La valeur totale des impor-
tations de zinc et des produits manufacturés du zinc, en 1911, ont été de 
$1,227,660, comparativement aux importations de 1910, qui furent estimées 
à $1,086,829. 

PRODUITS NON METALLIQUES. 

Actinolite. — Une production de 67 tonnes, évaluée à $736, été sierialée 
en 1911, comparativement à une production de 30 tonnes, évaluées à $330, 
en 1910. 

Arsenic.—Les retours des smelters accusent une production, en 1911, 
de 2,09.7 tonnes d'oxyde arsénieux évaluées à $76,238, comparativement à 
une production de 1,502 tonnes, évaluées à $75,328 en 1910. Il y a. eu éga-
lement en 1910 une production de 547 tonnes de minerai arsenical, évaluées 
à $5,716. 

Les exportations d'arsenic, en 1911, ont été de 2,063 tonnes, évaluées à 
$81,761, contre 2,256 tonnes, évaluées à $173,932 en 1910. Les importations 
d'oxydes arseniceux, en: 1911, ont été de 7,338 livres, évaluées à $158, com-
parativement à 260,415 livres, évaluées à $6,891 en 1910. Les importations 
de sulfate d'arsenic, en 1911, ont été de 330,170 livres, évaluées à $6,665, et 
en 1910, de 257,451 livres évaluées à $8,946. 

Amiante. — Les expéditions d'amiante, en 1911, ont été de 101,393 ton-
nes, évaluées à $2,922,062 et d'asbestique 26,021 tonnes, évaluées à $21,046. 
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En 1910, les expéditions ont été de 77,508 tonnes d'amiante évaluées à 
$2,555,974 et de 24,707 tonnes d'asbestique, évaluées à $17,629. Les expédi-
tions en 1911, ont consisté en 4,864 tonnes d'amiante brute, évaluées à 
$744,962 et à 96,529 tonnes de produits de fabriques, évaluées à $2,177,100. 
Des quantités considérables d'amiante brute et de produits manufacturés, 
étaient entre les mains des manufacturiers, à la fin de l'année. 

En 1911, les exportations ont été de 75,120 tonnes, évaluées à $2,067,259, 
contre 71,485 tonnes, évaluées à $2,108,632 en 1910. 

Les importations et les produits manufacturés d'amiante en 1911, ont 
été estimés à $319,815, et en 1910, à $230,489. 

Chromite. — Les expéditions de chromite, en 1911, ont été estimées à 
157 tonnes, évaluées à $2,587, comparativement à des expéditions de 299 
tonnes, évaluées à $3,734, en 1910. 

Charbon. — La production du charbon, en 1911, a été de 11,323,388 
tonnes, évaluées à $26,467,646 contre 12,909,152 tonnes, évaluées à $30,909,- 
779 en 1910. Les exportations de charbon, en 1911, ont été de 1,500,639 
tonnes, évaluées à $4,357,074, comparativement à 2,377,049 tonnes, évaluées 
à $6,077,350 exportées en 1910. Les importations totales de charbon, en 
1911, ont été de 14,558,892 tonnes, évaluées à $39,292,591, contre des impor-
tations de 10,597,982 tonnes, évaluées à $28,450,001 en 1910. 

Les importations en 1911, comprenaient 8,905,815 tonnes de gaillettes 
bitumineuses et charbon sortant de la mine, évaluées à $18,407,603 ; 4,020,577 
tonnes d'anthracite et de poussière d'anthracite, évaluées à $18,794,192 ; et 
1,365,281 tonnes de nienaille bitumineuse passée à travers un crible de g-, 
évaluées à $2,090,796. La consommation de charbon, en 1911, a été approxi-
mativement de 24,247,698 tonnes, contre 20,970,226 tonnes en 1910. 

Coke. — La quantité totale de coke, fabriqué en 1911, a été de 954,388 
tonnes ; la quantité vendue ou employée a été de 935,651 tonnes, évaluées à 
$3,630,410, comparativement à 901,269 tonnes fabriquées et 902,715 tonnes 
vendues ou employées et évaluées à $3,462,872 en 1910. 

La quantité de charbon chargée aux fours à coke en 1911 a été de 1,409,- 
844 tonnes, contre 1,373,793 tonnes, en 1910. Les exportations de coke en 
1911 ont été de 9,852 tonnes, évaluées à $39,823, et en 1910, de 57,971 tonnes, 
é:raluées à $250,715. Les importations de coke en 1911, ont été de 751,389 
tonnes, évaluées à $1,843,248, comparativement à 737,088 tonnes, évaluées à 
$1,908,725 importées en 1910. 

Corindon. — Les ventes totales de corindon en grain, en 1911, ont été 
de 1,472 tonnes, évaluées à $161,873 quand, en 1910, les ventes ont été de 
1,870 tonnes, évaluées à $198,680. 

Feldspath. — Les expéditions de feldspath, en 1911, ont été de 17,723 
tonnes, évaluées à $51,939, comparativement à 15,809 tonnes, évaluées à 
$47,667 expédiées en 1910. Les exportations ont été estimées à 16,150 ton-
nes, évaluées à $56,085 en 1911, et à 15,601 tonnes, évaluées à $47,962 en 
1910. 

Spath fluor.  — Environ 34 tonnes, évaluées à $238, ont été expédiées de 
la mine en 1911, et 2 tonnes, évaluées à $15 ont été expédiées en 1910. Les 
acieries canadiennes ont employé 8,067 tonnes de fluorspath en 1911. 

Graphite. — Les expéditions de graphite brute et moulue, durant l'an-
née 1911, ont formé un total de 1,269 tonnes, évaluées à $69,576, contre 1,392 
tonnes, évaluées à $74,087, expédiées en 1910. La production de graphite 



24 

artificielle en 1911 a été estimée à 1,086 tonnes, comparativement à 1,221 
eonnes en 1910. 

Les exportations de plombagine, en 1911 ont été estimées à 813 tonnes, 
évaluées à $43,249, et les produits manufacturés de plombagine ont été 
estimés à $33,356. En 1910 les exportations ont été : plombagine, 788 tonnes, 
évaluées à $58,008 et les produits manufacturés de plombagine ont été estimés 
à $66,658. Les importations de graphite, en 1911, ont été évaluées 'à 
$112,946 et comprenait : plombagine non moulue $4,940, crayons de mine 
$14,172; plombagine moulue et ses produits manufacturés, $37,020, et creu-
sets d'argile ou de plombagine $56,814. En 1910, les importations furent éva-
luées à $112,853, en y - comprenant : plombagine non moulue, $4,867; crayons 
de mine, $10,048 ; plombagine moulue et ses produits manufacturés, $45,042; 
et creusets d'argile ou de plombagine, $52,896. 

Pierres à meules. - La production de pierres à meules, pierres à faulx 
et pierres de bois de pulpe, en 1911, a été de 4,566 tonnes, évaluées à $52,942, 
comparativement à 3,973 tonnes, évaluées à $47,196 en 1910. Les exporta-
tions, en 1911 comprenaient: pierre pour la fabrication des meules, 15 tonnes, 
évaluées à $22, et des meules manufacturées, évaluées à $29,184 ; les expor-
tations pour l'année 1910, ont été : pierre pour la fabrication des meules, 308 
tonnes, évaluées à $338, et meules manufacturées, évaluées à $23,164. 

Les importations de pierres à user, en 1911, comprenaient; pierres à 
meules, évaluées à $123,356; pierres à meule de France, $1,642; émeri en bloc, 
concassé ou moulu, $46,274; produits manufacturés d'émeri; carborundum, 
etc., $104,170 ;pierre ponce, $18,779; sable de fer, $8,430; papier sablé, 
$164,474. 

Les importations, en 1910, comprenaient: pierres à meules, évaluées à 
$71,394 ; pierres à meules de France, $864 ; émeri en bloc, concassé ou moulu, 
$40,400 ; produits manufacturés d'émeri, de carborundum, etc., $92,890, et 
pierre ponce, $14,829. 

Gypse. - Les expéditions totales de gypse brut ou calciné, en 1911, ont 
'été de 518,383 tonnes, évaluées à $993,394, comparativement à 525,246 tonnes, 
évaluées à $934,446 en 1910. Le tonnage du gypse, extrait des mines ou des 
carrières en 1911, a été de 518,383 tonnes, évaluées à $993,394, comparative-
ment à des expéditions de 525,246 tonnes, évaluées à $934,446 en 1910. Le' 
tonnage du gypse, extrait des mines ou des carrières en 1911, a été de 495,91i9 
tonnes et la quantité de gypse calciné, 76,710 tonnes. En 1910, 548,019 
tonnes de gypse furent extraites des mines ou des carrières, et 69,889 tonnes 
furent calcinées. 

Les expéditions, en 1911, comprenaient : gypse à l'état brut, 449,823 
tonnes, évaluées à $481,077; gypse moulu, 7,149 tonnes, évaluées à $23,125, et 
gypse calciné, 61,411 tonnes évaluées à $489,192. En 1910, les expéditions 
comprenaient: gypse à l'état brut, 469,573 tonnes, évaluées à $508,686; gypse 
moulu, 6,121 tonnes, évaluées à $17,390, et gypse calciné, 49,552 tonnes, éva-
luées à $408,470. En 1911, les exportations de gypse ont été: 362,102 tonnes 
de gypse à l'état brut, évaluées à $425,161, et gypse moulu ou calciné pour une 
valeur de $4,429. 

En 1910, les exportations furent: 346,081 tonnes de gypse à l'état brut, 
évaluées à $416,725, et gypse moulu ou calciné pour une valeur de $12,306. 

Les importations de gypse, en 1911, ont été estimées à $205,782, en y 
comprenant : gypse à l'état brut, 2,035 tonnes, évaluées à $11,792 ; gypse 
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moulu, 11,208 tonnes, évaluées à $3,619, et plâtra de Paris, 28,518 tonnes, 
évaluées à $190,371. La valeur totale des importations, en 1910, a été de 
$169,798, comme suit: gypse à l'état brut, 12,271 tonnes, évaluées à $21,073; 
gypse moulu, 6,690 tonnes, évaluées à $13,242, et plâtre de Paris, 19,045 
tonnes, évaluées à $135,483. 

Magnésite. -- Les expéditions de magnésite, en 1911, ont été de 991 
tonnes, évaluées à $5,531, quand en 1910, elles furent de 323 tonnes, évaluées 
à $2,160. 

Manganèse. — En . 1911, il y a eu une expédition de 5 1/2  tonnes, éva-
luées à $300 ; il n'y a eu aucune expédition de signalée en 1910. Les expor-
tations en 1911, ont été de 4 tonnes, évaluées à $225, contre 4 tonnes, évaluées 
à $160 en 1910. Les importations, en 1911, comprenaient 962 tonnes d'oxyde 
de manganèse, évaluées à $22,612, comparativement à 649 tonnes, évaluées à 
$17,133 en 1910. 

Mica. — La valeur de la production du mica, en 1911, telle que donnée 
par les opérateurs de mines, a été de $128,677, comparativement à $190,385 
en 1910. Les exportations de mica en 1911, ont été de 693,940 livres, éva-
luées à $242,548, contre 937,263 livres, évaluées à $330,903 en 1910. 

Couleurs minérales. — Les expéditions de barytes en 1911, ont été de 50 
tonnes, évaluées à $400, et il n'y a pas eu de production de signalée en 1910. 
La production d'ôcres de fer, en 1911, a été de 3,622 tonnes, évaluées à 
$28,333, comparativement à 4,813 tonnes, évaluées à $33,185, en 1910. 

Les exportations d'oxydes de fer en 1911, ont été de 2000 tonnes, éva-
luées à $27,070, contre 1,746 tonnes, évaluées à $29,839, en 1910. Les im-
portations, en 1911, furent: ocres et terre ocreuse, et terre de Sienne brute, 
1,477 tonnes, évaluées à $32,032 ; oxydes, pierre sèche de remplissage, terre 
de Cologne à l'épreuve du feu et terre de Sienne brûlée, 722 tonnes, évaluées 
à $21,060, comparativement aux importations de 1910, qui comprenaient : 
ocres et terre ocreuse et terre de Sienne, à l'état brut, 1,246 tonnes, évaluées 
à $31,926; oxydes, pierre sèche de remplissage, terre de Cologne à l'épreuve 
du feu et terre de Sienne brûlée, 868 tonnes, évaluées à $23,467. 

Eau minérale. — La valeur de la production de l'eau minérale, en 1911, 
pour laquelle les retours ont été reçus, a été de $223,758, comparativement à 
une valeur de $199,563, en 1910. Les importations d'eaux minérales et ga-
zeuses, en 1911, ont été estimées à $229,367, contre Une valeur de $202,306 
en 1910. 

Gaz naturel. — La valeur de production du gaz naturel, en 1911, a été 
de $1,917,678, comparativement à une valeur de $1,346,471 en 1910. 

Tourbe. — Les expéditions de tourbe pour les fins de chauffage, en 1911, 
ont été de 1,463 tonnes, évaluées à $3,817, comparativement à 841 tonnes, 
évaluées à $2,604, en 1910. 

Pétrole. — La production du pétrole à l'état brut, accuse une autre di-
minution en 1911; la production a été de 291,092 barils, ou de 10,188,219 
gallons, évalués à $357,073, comparativement à 315,895 barils, ou 11,056,337 
gallons, évalués à $388,550 en 1910. 

Les exportations d'huile raffinée, en 1911, ont été de 23,959 gallons, 
estimés à $4,427, et de 2,818 gallons, estimés à $462, en 1910. 

En 1911, il y eut une exportation de 23,959 gallons de naphte et de ga-
zoline, évalués à $4,427, de même qu'une exportation de 745,318 gallons 
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d'autres huiles N. A. E., évalués à $85,634; où peuvent s'être trouvés inclus 
des produits de pétrole. 

Tandis que la production a diminué, les importations ont augmenté. 
L'importation totàle des huiles de pétrole, à l'état brut et raffinées, en 1911, 
a été de 116,892,689 gallons, évalués à $6,009,730, en sus de 1,959,787 livres 
de cire et de bougies de paraffine, évaluées à $106,424. Les importations 
d'huiles comprenaient: huile crue, 71,653,251 gallons, évalués à $2,188,870; 
huiles raffinées et d'éclairage, 13,960,962 gallons, évalués à $1,976,032; huiles 
lubrifiantes, 5,308)917 gallons, évalués à $806,452, et enfin autres produits du 
pétrole, 2,900,786 gallons, évalués à $315,973. 

En 1910, les importations totales ont été de 84,629,334 gallons, évalués 
à $4,826,763, en sus de 1,362,235 livres de cire et de bougie de paraffine, éva-
luées à $80,106. 

Les importations d'huile, en 1910, comprenaient : huile crue, 53,604,053 
gallons, évalués à $1,639,358; huiles raffinées et d'éclairage, 7,656,727 gal-
lons, évalués à $502,364; gazoline, 16,679,691 gallons, évalués à $1,693,296; 
huiles lubrifiantes, 4,081,257 gallons, évalués à $718,381, et enfin 2,607,606 
gallons d'autres produits du pétrole, évalués à $273,364. 

Phosphate. — Les expéditions de phosphate ou d'apatite, en 1911, ont été 
de 621 tonnes, évaluées à $5,206, comparativement à 1,478 tonnes, évaluées 
à $12,578, expédiées en 1910. Les exportations, en 1911, ont été de 3 tonnes, 
évaluées à $100, et aucune exportation n'a été signalée pour l'année 1910. 

En 1911, il y a également eu une expédition de phosphore de 524,370 
livres, évaluées à $76,608. 

Les importations de roche phosphatée (engrais) en 1911, ont été évaluées 
à $46,217; de phosphore, 14,818 livres, évaluées à $4,384, et d'engrais fabri-
qués estimés à $386,645. En 1910, les importations comprenaient : roche 
phosphatée (engrais), évalués à $72,950 ; phosphore, 6,752 livres, évaluées à 
$2,065 et engrais fabriqués pour une valeur de $388,467. 

Pyrites. — La production de pyrites, en 1911, a été de 82,666 tonnes, 
évaluées à $365,820, comparativement à 53,870 tonnes, • évaluées à Fp>187,064 
en 1910. Les exportations de pyrites en 1911, ont été de 32,102 tonnes, éva-
luées à $120,585 contre des exportations de 30,434 tonnes, évaluées à $110,071 
en 1910. Les importations de soufre en canons ou de soufre, en 1911, ont /...cé. 
de 21,931 tonnes, évaluées à $474,619 en 1910. 

Quartz. — La production de quartz en 1911, a été estimée à 60,526 ton-
nes, évaluées à $83,865, comparativement à une production de 88,205 tonnes, 
évaluées à $91,951 en 1910. 

Durant l'année 1911, il a été importé 394 tonnes de silex ou de quartz 
cristallisé, évaluées à $7,518, et 3,766 tonnes de pierre à feu, évaluées à 
$49,106. En 1910, il a été importé 628 tonnes de silex, évaluées à $11,996. 

Sel. — Les ventes totales de sel, en 1911, ont été de 91,582 tonnes, éva-
luées à $443,004 (à part des paquets). La valeur des paquets employés a été 
de $198,789. En 1910, les ventes furent de 84,092 tonnes, évaluées à $409,624, 
et la valeur des paquets employés a été de $173,446. 

Les exportations de sel, en 1911, ont été de 454,600 livres, évaluées à 
$5,055, et en 1910, de 275,200 livres, évaluées à $2,618. 

Les importations totales de sel, en 1911, ont été évaluées à $436,118, y 
compris : 23,176 tonnes, évaluées à $109,793, sujettes aux droits de douanes, 
et 101,174 tonnes, évaluées à $326,325, libres de droits de douanes. Les im• 



27 

portations, en 1910, ont été évaluées à $462,061, et comprenaient 20,174 
tonnes, évaluées à $97,326, sujettes aux droits de douane, et 108,794 tonnes, 
évaluées à $364,735, libres de droits de douanes. 

Parmi les importations des produits de la soude, en 1911, sont comprises: 
44,682,937 livres de cendre de soude ou barille, évaluées à $375,132; 327,307 
livres de bichromate de soude, évaluées à $19,193; 13,708,922 livres de soude 
caustique, en paquets de 25 livres ou plus, évaluées à $253,612; 10,202,422 
livres de sel de soude, évaluées à $64,107; 58,808,637 livres de nitrate de 
soude, évaluées à $867,778, et 13,782,241 livres de sulfate de soude, évaluées 
à $88,761. 

Talc. — La production de talc, en 1911, a été de 7,300 tonnes, évaluées 
à $22,100, contre 7,112 tonnes, évaluées à $22,308, en 1910. Les importations 
de talc pour les neuf mois se terminant en décembre 1911, ont été de 263 
tonnes, évaluées à $6,413. 

Tripoli. — Vingt tonnes de tripoli, évaluées à $122, ont été expédiées 
en 1911, et 22 tonnes, évaluées à $134 en 1910. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET PRODUITS ARGILEUX. 

Ciment. — Les ventes totales de ciment, en 1911, ont été de 5,692,915 
barils, évalués à $7,644,537, contre 4,753,975 barils, évalués à $6,412,215 
vendus en 1910, accusant une augmentation de 938,940 barils. Les exporta-
tions de ciment, en 1911, ont été estimées à $4,067, comparativement à des 
exportations, évaluées à $12,914 en 1910. 

Les importations de ciment, en 1911, comprenaient: des produits manu-
facturés pour une valeur de $7,430; du ciment romain, 26,655 quintaux, éva-
lués à $6,107, et du ciment de Portland, 2,316,707  quintaux  (661,916 barils), 
d'une valeur de $834,879. Les importations, en 1910, ont été: des produits 
manufacturés de ciment pour une valeur de $7,718; ciment romain 365 quin-
taux, évalués à $349, et ciment de Portland, 1,222,586 quintaux (349,310 
barils), évalués à $468;046. 

La consommation du ciment de Portland, au Canada, en 1911, a été d'à 
peu près 6,354,831 barils, comparativement à 5,103,285 barils, en 1910. 

Produits argileux. — La valeur totale de la production des produits ar-
gileux, au Canada, en 1911, a été de $8,359,933, comparativement à une 
valeur totale de $7,629,956 en 1910. La production de la brique et de la 
tuile seule, a été estimée, en 1911, à $6,946,009, contre $6,377,728, en 1910. 
La valeur de la production des tuyaux d'égoût, en 1911,  • a été de $812,716, 
comparativement à $774,110, en 1910. 

Les seuls produits argileux exportés, en 1911, ont été 394,000 de briques 
à bâtir, évaluées à $3,977, et des produits argileux manufacturés, évalués à 
$9,061. Les importations totales de produits argileux, en 1911, ont été éva-
luées à $5,156,544, et comprenaient: de la brique et de la tuile pour une 
valeur de $2,369,761 ; faïence et porcelaine $2,516,536 et argiles évaluées à 
$270,247. 

Les importations totales, en 1910, ont été évaluées à $4,331,397, com-
prenant: brique et tuile, $1,755,773; faïence et porcelaine, $2,283,116, et 
argiles, $292,508. 

Chaux. — La production totale de la chaux, en 1911, a été de 7,533,525 
boisseaux, évalués à $1,517,756, comparativement à 5,848,146 boisseaux, éva- 
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lues à $1,137,079 en 1910. Les exportations de chaux, en 1911, ont été 
évaluées à $39,536, contre des exportations évaluées à $44,762, en 1910. 	' 

Les importations de chaux, en 1911, ont été de 228,538 barils, évalués à 
$161,985, et en 1910, de 212,502 barils, évalués à $138,847. 

Brique de chaux et sable. - Les ventes totales de brique de chaux et 
sable, en 1911, selon les rapports de 16 compagnies, ont été de 51,535,243 
briques, évaluées à $442,427, estimées au prix moyen de $8.58 par mille En 
1910, selon les rapports de 13 compagnies, les ventes ont été de 44,593,541 
briques, évaluées à $371,857, soit un prix moyen de $8.34 par mille. 

Ardoise. - La production d'ardoise en 1911, a été de 1,833 carrés, éva-
lués à $8,248, et en 1910, de 3959 carrés, évalués à $$18,492. 

Les importations d'ardoise, en 1911, ont été évaluées à $169,685, et com-
prenaient: ardoise pour toiture, pour une valeur de $83,075; ardoises d'éco-
liers, $35,049; crayons d'ardoise, $6,036, et produits d'ardoise manufacturés, 
$45,525. Les importations, en 1910, ont été évaluées à $142,285, en y com-
prenant: ardoise à toiture, $67,063; ardoises d'écoliers, $31,397;  crayon  
d'ardoise, $6,948, et produits d'ardoise manufacturés, $36,877. 

Pierre. - La valeur totale de la production de la pierre de toutes sortes, 
en 1911, a été de $4,328,757, comparativement à une valeur de $3,650,019, 
en 1910. La valeur des exportations de pierre, en 1911, a été de $28,335, 
contre $27,571, en 1910. 

La valeur totale de la pierre importée, en 1911, a été de $1,140,846, 
contre des importations évaluées à $845,123 en 1910. 

La production, en 1911, comprenait: granite pour une valeur de $1,- 
119,865 ; calcaire, $2,594,926; marbre, $162,783, et grès, $451,183. En 1910, 
la production de granite fut évaluée à $739,516; calcaire, $2,249,576; marbre, 
$158,779, et grès, $502,148. 

En classifiant le rendement d'après les fins auxquelles la pierre fut em-
ployée, la production, en 1911, comprenait: pierre à bâtir, évaluée à $1,368,- 
693; pierre à ornement et à monument, $303,050; pierre à pavage et à bor-
dure, $233,723; cailloux roulés, $460,803; pierre concassée, $1,509,498, et 
enfin flux pour hauts-fourneaux, $452,990; en 1910, la production compre: 
nait : pierre à bâtir pour une valeur de $1,504,001; pierre à ornement et à Mo-
nument, $147,421; pierre à pavage et à bordure, $239,668; cailloux roulés, 

 $352,000; pierre concassée, $975,379, et flux pour hauts-fourneaux, $431,550. 

PRODUCTION PAR PROVINCES. 

Un sommaire de la production minérale par provinces, en 1910 et 1911, 
est donné dans les tableaux qui accompagnent ce travail. Le premier donne 
la production totale dans les différentes provinces, et le pourcentage de cha-
cune, pour les trois dernières années. On remarquera que la plus grande 
production, à chaque année, a été fournie par la province d'Ontario, la Co-
lombie Anglaise occupant le second rang. Ces deux provinces ont contribue. 
pour environ 62 % de la production totale en 1911. La province de l'Al-
berta occupait le quatrième rang dans la production minérale en 1910, mais, 
elle fut de nouveau déplacée par Québec en 1911. 



1910. 1911. 

Production 

Quantité Valeur Quantité Valeur 

Or 	 ... ....Onces. 
Miner, de fer vendu p. l'export.ai...Tonnes. 
Fer en gueuse prov. min. canad. (a). 	" 

	

Charbon .   	

‘, Pierres à meules 	 
Gypse 	  

	

Barytes    	
‘. Manganèse 	  

Tripolite 	 
Produits argileux 	 
Pierre 	 
Chaux  	 Boisseaux  
Autres produits 	  

	

Total   	

	

7,928 	163,891 

	

18,134 	51,330 

	

4,787 	57,444 
6,431,142 12,919,705 

	

3,586 	43,700 

	

400,455 	458,638 

134 
204,782 
227,635 

13,490 
54,981 

I 14,195,730 15,409,397 

22 

55,750 

7,781 
92 

7,004,420 
380 

353,999 
50 
5i 
20 

639,200 

160,854 
50 

14,071,379 
3,382 

406,457 
400 
300 
122 

274,249 
292,914 
130,555 

68,735 

29 

Le dernier tableau indique la production minérale totale du Canada, par 
provinces, de 1899 à 1911 inclusivement. 

Production minérale par provinces, 1909, 1910 et 1911. 

1909. 	 1910. 	 1911. 

Province 	Valeur 	Pour 	Valeur 	Pour 	Valeur 	Pour 
de la 	cent 	de la 	cent 	de la 	cent 

production. du total production. du total production. du total 

$ 	0 / 0 	$ 	g /c, 	$ 	°h, 
*Nouvelle-Ecosse 	12,504,810 	13 . 62 	14,195,730 	13 - 29 	15,409,397 	14 . 93 
Nouveau-Brunswick. 	657,635 	0 . 71 	581,942 	0'54 	612,830 	0 . 59 
Québec 	 7,086.265 	7 . 72 	8,270,136 	7.74 	9,31,4,717 	9 . 01 
Ontario  	37,374,577 	40 - 70 	43,538,078 	40 . 76 	42,796,162 	4146 
Manitoba 	1,193,377 	1 . 30 	1,500,359 	140 	1,791,772 	1'74 
Saskatchewan 	456,246 	0 . 50 	498,122 	0 . 47 	636,706 	0 . 62 
Alberta 	6,047.447 	6 - 58 	8,996,210 	8 - 42 	6,662,673 	6 . 46 
Colombie Anglaise 	22,479 006 	24 . 48 	24,478,572 	2292 	21,299,305 	20 - 63 
Territoires du Nord-Ouest. 	4,032,678 	4 . 39 	4,764,474 	4 . 46 	4,707,432 	4 . 56 

Dominion 	91,831,441 	100 . 00 	106,823,623 	10000 	103,220,994 	100 . 00 

*Comprend une petite quantitii de chaux de Ille du Prince - Edouard. 

Production minérale de la Nouvelle -Ecosse, 1910 et 1911. 

(a) La production totale du fer en gueuse dans la Nouvelle-Ecosse en 1910 a été de 
350,287 tonnes évaluées à $4,203,444, etc. 



1910. • 1911. 

Total 	 612,830 581,492 

Production. 

Quantité Valeur Quantité Valeur 

Minerai de fer vendu pour l'exp..Tonnes. 
di Charbon 	 

Pierres à meule 	... . ......... 	di 

Gypse 	 _ 	 id 

Eau minérale 	  
Pétrole  	 Barils. 
Produits argileux 	  
Chaux 	 Boisseaux. 
Pierre 	 

15,075 
110,910 

3,496 
213,579 

16,000 
1,826 

56,475 
105,593 

58,988 

69.464 
111,562 
49,560 

115,044 
19,843 
3,019 

38,000 
132,897 
73,441 

5,336 
55,455 

387 
90,236 

1,485 

470,050 

31,120 
55,781 
4,186 

93,205 

2,461 

613,728 

124 
877,347 

2,474 
7,593 

102,213. 
299 

90 
323 

4,813 

70 
1,456 

24,242 
805 
155 

1,563,714 

1,227,555 
3,959 

30 

Production minérale du Nouveau-Brunswick, 1910 et 1911. 

Production minérale du Québec, 1910 et 1911. 

1910. 1911. 

Production. 

Quantité Valeur Quantité Valeur 

2,565 
111,757 
65,156 

4,061 
2,573,603 

3,734 
1,800 
2,160 

87,295 
33,181 
68,194 

280 
12,386 

102,162 
1,006 

16,000 
1,954,646 
1,442,842 

299,126 
18,492 

1,469,686 
8,270,136 

Minerai de fer vendu pour l'exp.Tonnes. 
Or  	Onces. 
Cuivre  	Llye 
Fer en gueuse prov. du min. can 	Tonnes. 
Argent  	Onces. 
Amiante et produits asbesties 	Tonnes. 
Chromite 	 
Feldspath 	 ,‘ 
Magnésite 	 Ci 

Mica 	  
Ocres 	 14 

di 

	

Eau minérale  	
‘‘ Tourbe 	  

Phosphate 	 
Pyrites 	  
Quartz 	• 
Graphite 	  
Ciment 	 Barils. 
Produits argileux 	  
Chaux 	 Bois. 
Ardoises  	Carrée. 
Pierre 	  

Total  

3,616 
613 

2,436,190 
379 

18,435 
127,414 

157 
17 

991 

3,612 

200 
586 

39,122 
548 
374 

1,614,730 

1,428,392 
1,833 

........  

6,479 
12,672 

301,503 
9,949 
9,827 

2,943,108 
2,587 

255 
5,531 

69,465/ 
28,173 
63,fià7 

'800 
4,909 

247,555 
684 

33,084 
1,963,439 
1,341,467 

356,453 
8,248 

1,894,892 
 9,304,717 

(a) La production totale du fer en gueuse dans Québec, en 1910, a été de 3,237 
tonnes, évaluées à $85,255 et en 1911, 658 tonnes évaluées à $17,282. Dans cette pro-
vince, il y a eu également une importante production d'aluminum provenant des mine-
rais importés. 



1910. 1911. 
Production. 

Cuivre 	 Lbs. . 
Or 	 Onces 
Fer en gueuse proven ,  du min. Can 	Tonn. 
Min. de fer vendu, pour l'export 	" 
Nickel 	 Lbs... 
Cobalt 	 
Oxyde de Cobalt et oxyde de nickel.Lbs... 
Cobalt minéral et cobalt mélangé et 

oxyde de nickel 	......... ........ 	■ I 

Argent 	Onces 
Minerai de zinc 	 Tenu. 
Actinolite  	

.6 Oxyde arsénieux 	  
Corundum 	 
Feldspath 	  
Fluor 	 tg 

Graphite 	  16 

11 Gypse 	  
Mica 	 
Eau minérale 	  
Gaz naturel 	  
Ocres  	Tonn. 
Tourbe 	 
Pétrole  	Bris.. 
Phosphate.    Tonn. 
Pyrites 	  

	

Quartz   	
16 Sel 	  

Talc 	  
Ciment  	 Br is. 
Produits argileux 	  
Chaux  	Boisseaux. 
Pierre 	 
Autres produits (a) 	  

Total 

Valeur. 

2,453,213 
63,849 

1,528,249 
257,781 

11,181,310 
51,986 

,16,241,755 
5,760 

330 
75,328 

198,680 
45,867 

15 
58,087 
67,229 

103,090 
111,369 

1,271,303 

2,324 
386,724 

192 
84,902 
90,945 

409,624 
22,308 

3,150,479 
3,667,810 

476,137 
898,788 
632,644 

43,538,078 

Valeur. 

2,219,297 
42,625 

603,455 
12,577 

10,229,623 

221,690 

16,279,443 

736 
76,237 

161,873 
51,684 

238 
36,492 
98,018 
59,212 

136,778 
1,807,513 

160 
3,017 

354,054 
297 

118,265 
83,181 

443,004 
22,100 

3,741;039 
3,916,575 

538,902 
892,305 
645,772 

42,796,162 

19,259,016 
3,089 

97,645 
90,979 

37,271,033 

Quantité. Quantité. 

30,366,366 
576 

30 
1,502 
1,870 

15,719 
2 

1,237 
15,055 

771 
314,410 

22 
29,628 
87,400 
84,092 
7,112 

2,504,650 

2,988,020 

17,932,263 
2 062 

41,807 
5,379 

34,098,744 

154,174 

1,260,832 
30,540,754 

67 
2,097 
1,472 

17,706 
34 

895 
27,399 

10 
1,263 

288,631 
35 

43,544 
59,978 
91,582 
7,300 

3,090,786  

3,360,265 

31  

Production minérale d'Ontario, 1910 et 1911. 

(a) Comprend en 1911 et 1910, brique de sable et de chaux sable et graviers (ex-
portations) (6) La production totale de fer en gueuse dans l'Ontario, en 1910, a été de 
447,273 tonnes évaluées à $6,956,973; en 1911, 526,635 tonnes évaluées à $7,606,939. 



19,500 

606,679 
18,561 

7,817,785 

43,000 

706,888 
21,350 

9,679,985 

1910. 1911, 

Total 	  6,662,673 8,996,210 

Production. 

Quantité. Valeur. Valeur. Quantité. 

Or    Onces 
Charbon  	Tonneaux 
Gaz naturel 	 
Ciment 	Barils.. 
Produits argileux 	 
Chaux 	 Boisseaux. 
Autres produits (a). 

1,850 
.7,065,736 

75,168 
774,473 
753,232 

69,268 
256,483 

207 
3,979,264 

110,165 
1,241,535 
1,052,751 

100,407 
178,344 

10 
1,511,033 

512,176 

434,038 

89 
2,894,469 

323,009 

303,114 

1910. 1911. 

Total 636,706 498,122 

Production. 

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

Charbon 	Tonneaux. 
Brique 	  Nom bre. 
Autres produits (a) 	 

181,156 
14,733,340 
•...... ....... 

206,799 
21,071,660 

...... 

293,923 
160,850 
43,349 

(a) Comprend en 1911, brique de sable et de chaux, argile réfractaire, etc. ; en 1910 
brique de sable et de chaux. 

Production minérale dans l'Alberta, 1910 et 1911. 

347,248 
224,758 
64,700 

32 

Production minérale au Manitoba, 1910 et 1911. 

1910. 1911. 
Production. 

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

Gypse 	 Tonnes. 
Produits agileux 	  
Chaux 	 Boisseaux.  
Ciment  	 Barils. 
Brique de sable et de chaux 	Nombre. 
Autres produits (a) 	  

195,000 
781,605 
100,808 
21,995 
69,279 

331,672 

372,000 
834,428 
140,629 

28,289 
98,376 

318,050 

Total 	  1,791,772 1,500,359 

(a) Comprend pierre à bâtir, etc. 

Production minérale dans la Saskatchewan, 1910 et 1911. 

(g) Comprend brique de sable et de chaux et pierre, 1910 et 1911. 



Production. 
1910. 1911. 

Quantité Valeur Quantité Valeur 

Cuivre (a)   .Lbs. 
Or  	Onces. 
Plomb   . ......... .........Lbs. 
Argent 	 Onces. 
Minerai de zinc 	 
Charbon  	 Tonnes. 
Gypse 	  41 

Eau minérale 	  
Produits argileux 	  
Chaux 	 Boisseaux. 
Pierre 	  
Autres produits (c) 	  

• Total  

4,492,093 
5,403,318 
1,216,249 
1,287,883 

114,243 
10,408,580 

4,000 
562,360 

72,657 
422,392 
'494,197 

24,478,572 

4,366,198 
4,930,145 

927,717 
1,005,924 

101,072 
7,945,413 

1,875 
3,500 

675,505 
117,756 
698,811 
625,389 

21,299,305 

35,270,006 
261,386 

32,987,508 
2,407,887 

4,487 
3,330,745 

196,878 

35,279,558 
238,496 

23,784,969 
1,887,147 

2,590 
2,542,532 

780 

351,014 
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Production minérale en Colombie Anglaise, 1910 et 1911. 

(a) Recouvrement de cuivre des hauts fourneaux (c) Comprend ciment, brique 
de sable et de chaux, etc. 

Production minérale au Yukon, 1910 et 1911. 

1910. 1911. 

Production. 
Quantité Valeur Quantité Va leu  r 

Cuivre  	Lbs. 
Or 	 Onces. 
Argent 	  di 

Charbon 	 Tonnes. 

286,000 
221,091 
87,418 
16,185 

36,431 
4,570,362 

46,756 
110,925 

224,197 
112,708 

2,840 

4,634,574 
60,078 
12,780 

Total 	 4,707,432 4,764,474 

29976-3 



Production minérale par provinces, 1899-1911. 

	

Nouvelle- Nouveau- 	 Saskatche 	 Colombie- Année de Calendrier. 	 Québec 	Ontario 	Manitoba 	Alberta 	 Yukon 	 Total Ecosse. 	13runswick. 	 wan 	 Anglaise 

$ 	$ 	$ 	• $ 	$ 	$ 	
$' 	

$ 	$ 	$ 

_- ,— 	 —, 
1899 	6,817,274 	420,227 	2,585,635 	9,819,557 	 17,108,707 	 12,482,605 	49,234,005 
1900   	9,298,479 	439,060 	3,292,383 	11,258,099 	 23,452,330 	 16,680,526 	64,420,877 
1901 	7,770,159 	467,985 	3,759,984 	13,970,010 	 19,297,940 	 20,531,833 	65,797,911 
1902  	10,686,549 	607,129 	3,743,636 	14,619,091 	 16,127,400 	 17,448,031 	63,231,836 
1903   	11,431,914 	580,495 . 	3,585,938 	14,160,033 	 14,082,986 	 17,899,147 	61,740,513 
1904.  	11,212,746 	559,913 	3,688,482 	12,582,843 	 12,713,613 	 19,325,174 	60,082,771 

•	  1905 	 11,507,047 	558,035 	4,405,975 	18,833,292 	 11,387,642 	 22,386,008 	69,078,999 
1906   	12,894,303 	646,328 	5,242,058 	25,111,682 	 10 099  726 

	

, 	-, 	 25,299,600 	79,286,697 

1 907  	 14,532,040 	664,647 	6,205,553 	30,381,638 	898,775 	4,657,524 	533,251 	3,335,898 	25,656,056 	86,865,202 
• 	  1908 	 14,487,108 	579,816 	6,372,949 	30,623,812 	584,374 	5,122,505 	413,212 	3,669,290 	23,794,035 	85,557,101 

1909   	12,504,810 	657,035 	7,086,265 	37.374,577 	1,193,377 	6,047,447 	456,246 	4,032,673 	22,479,006 	91,831,441 
1910 	14,195,730 	581,942 	8,270,136 	43,538,078 	1,500,359 	8,996,210 	498,122 	4,764,474 	24,478,572 	106,823,623 

	

1911    *15,409,397 	612,830 	9,304,717 	42,796,162 	1,791,772 	6,662,673 	636,706 	9,707,432 	21,299,305 	103,220,994 

Comprend une petite quantité de chaux, provenant de l'Ile du Prince-Edouard 
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PRODUCTION MINIÈRE.  

Les statistiques de la production métallifère publiées dans les tableaux 
qui précèdent, donnent dans la plupart des cas, les quantités de métaux recou-
vrées ou probablement recouvrables. 

Une étude générale des opérations minières, au point de vue du tonnage 
réel du minerai extrait, les quantités de minerai concentré et le tonnage du 
minerai expédié aux smelters, offre également beaucoup d'intérêt. 

La Division des Mines s'est efforcée avec assez de succès, d'obtenir de 
chaque exploitant de mine au Canada, un retour annuel donnant  

• (1 0  Le nombre d'hommes à son emploi et les salaires payés. 
(2°) Le tonnage total des minerais extraits, le tonnage des minéraux 

concentrés et les quantités de produits concentrés produits. 
(3°) Le tonnage des minerais ou des produits concentrés .expédiés, ainsi 

que leur valeur nette. 
(4°) Les quantités de métaux, telles que déterminées par les essais de 

règlement, contenues dans les minérais expédiés et les quantités de métaux, 
pour lesquelles les smelters qui les ont achetés ont payé, ou qui ont été re-
couvrés par les smelters de l'opérateur.. 

Il existe malheureusement deux industries dont il n'a pas encore été pos-
sible d'obtenir des renseignements complets. Il s'agit de la production de 
l'or, dans les placers, et du pétrole. Dans les deux cas, bien qu'il soit possible 
d'avoir le chiffre de la production, on ne peut se procurer le nombre d'hommes 
employés et le montant des salaires payés. 

Quant aux autres industries, bien qu'il ne nous ait pas été possible d'ob-
tenir des rapports de chaque opérateur de mine, les retours qui nous manquent 
ne représentent ordinairement que des productions comparativement peu 
élevées, et nous avons à notre disposition assez de renseignements pour arriver 
à faire une - estimation assez juste des résultats obtenus. 

Les minerais métallifères extraits au Canada, se rangent naturellement 
ei  un certain nombre de groupes pluS  ou moins vastes, dont les minerais de 
fer constituent une catégorie distincte. 

Les minerais aurifères bocardés, comprenant certains minerais secs ex-
pédiés ,aux smelters, peuvent être considérés comme un second groupe. 

•L'argent, les minerais argent-cobalt-nickel d'Ontario se rangent naturel-
lement dans une catégorie séparée, de même que les minerais nickel-cuivre 
de la même province. Le plomb argentifère et les minerais de zinc, surtout 
de la Colombie Anglaise, peuvent également être considérés comme un groupe 
séparé. 

Une vaste catégorie de minerais, extraits surtout des mines de la Colom-
bie Anglaise, peuvent être groupés eu une classe spéciale, comme minerais 
de cuivre-or-argent. 

Les statistiques couvrant les années 1910 et 1911 sont données sous forme 
de tableaux un peu plus loin. Le nombre des mines métallifères expédiant 
du minerai en 1911, était d'environ 160; le nombre d'hommes employés, 
9,622; les gages payés, $7,857,580; quantité de minerai extrait, 3,195,330 
tonnes nombre de tonnes de minerai concentré ou de métal expédié,2,431,- 
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188, et la valeur totale nette des expéditions, y compris l'or provenant des 
placers, $34,760,513. 

Dans les mines non métallifères, à part des carrières de pierre et des puits 
d'argile, -une moyenne de 34,952 hommes, gagnant en salaires $19,382,816, 
ont été employés. Le tonnage total du minerai extrait, principalement de la 
houille, a été de 13,890,468 tonnes, dont 12,247,348 tonnes, d'une valeur nette 
de $34,405,960 ont été expédiées. Dans la fabrication du ciment, des pro-
duits d'argile et de chaux, et les carrières de pierre, etc., une moyenne de 
19,004 hommes auxquels $8,827,508, ont été payés en salaires, ont trouvé de 
l'emploi, et la valeur nette des produits expédiés a été de $22,709,611. 

Le nombre total d'hommes engagés dans l'industrie minière, en 1911, a 
donc été d'au delà de 63,000, et les salaires payés d'au delà de $36,000,000. 

Ces chiffres, comme nous l'avons déjà expliqué, ne comprennent pas la 
main d'oeuvre employée dans les mines d'or de placers, ni dans la production 
du pétrole. 

Production minière, 1910. 

	

Nombre . 	• Employs. d e 	 Minerais minerais, 	Valeur 
_ 	mines  	Gages 	ou 	con- 	nette des 

	

ou ex- 	A In 	payés. 	minéraux 	centrés 	expédi- 

	

ploita- 	Sous 	.,„7.. 	extraits, 	ou miné- 	t'one. 

	

tions. 	terre 	sur- 
	 raux ex- 

	

 	pédiés. 

	

Minerais Métallifères. Nombre 	Nombre 	$ 	Tonnes. 	Tonnes 	$ 

Minerais de fer  	8 	971 	443,998 	335,768 	259,418 	574,362 
Minerais aurif. bocardés. 

Lingots expédiés   	659,987 
Concentrée.  	47 	969 	725,989 	138,021 	8,997 	565,340 

Mine. de Cobalt argentif. 

	

Lingots de ruine expédiés  	 35 	542,034 

	

Minerai et concentré... 	38 	1,632 1,322 	2,642,133 	274,780 	35,627 15,344,470 

	

Minerai de Nickel-cuivre 	7 	660 	286 	719,237 	652,392 	652,392 2,609,568 

	

Minerais de cuivre-. ...... 	3 	118 	97 	105,366 	54,220 	36,714 	172,162 

	

Plomb, arg. et m. de zinc 	48 	592 	282 	850,416 	180,070 	58,418 1,668,415 

	

Minerais d'arg. cuivre-or 	19 	1,432 	487 	1,872,242 	1,958,591 	1,924,405 	7,885,306 

	

Mines exp. du minerai, 	 , 
ne fais, pas de rapport 
Plomb argentifère 	q 1 .. ............. ............... 	} 	1,994 	1,994 	. Or-cuivre 	 

Exploitations de placer 	 

	

Yukon    4,550,000 
Colombie anglaise 	 640,000 
Autres provinces 	. ....... .. 	.. ..... .... 	........ . .......... .... .......... .... 	....... ....... 	1,850 

Total prod. métallique 	191 	8,839 	7,369,381 	3,595,836 	2,978.000 35,116,494 

	

non-métallifère  	36,210 	22,698,000 16,198,993  U,800,989  37,757,158 
matr. de const  	17,259 	7,547,000 ........ ...... .... .......... 19,627,592 

Total 	62,308 	37,604,381 	 ... .... ....... ... 92,501,244 

36  
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Production minière, 1911. 

	

Nombre 	 Métaux, 
de 	Employés. 	Minerais minerais 	Valeur 

	

mines  	Gages 	ou 	concentrés nette des 

	

ou ex- 	A la 	payés. 	mineraux ou mine- 	ex pédi- 

	

ploita- 	Sons 	 extraits. 	raux ex- 	tions. sur - 

	

ti ons 	terre 	face. 	 pédiés. 

Minerais métallifères. 	Nombre 	Nombre. 	$ 	Tonnes. 	Tonnes. 	$ 

Minerais de fer ........ ..... 	8 	943 	449,468 	421,113 	210,344 	522,319 
Minerais aurif. bocardés 

Lingots expédiés 	513,991 
Concentrés....... ....... . 	45 	1,085 	954,659 	118,758 	8,026 	663,213 

Miner. de Cobalt argent 
Lingots de mine expédiés . 	 130 	2,007.440 
Minerai et concentration 	36 	1,794 	1,448 	2722,228 	254,290 	25,539 14,400,245 
Miner. de Nickel-cuivre 	7 	858 	425 	889,894 	612,511 	612,511 	2,450,044 
Minerais de cuivra. 	2 	119 	67 	98,084 	66,088 	39,047 	247,555 
Plomb, arg. et  in. de zinc 	40 	528 	297 	809,862 	120,323 	48,660 	1,186,996 
Miner. d'argent cuivre-or 	22 	1,495 	563 	1,933,385 	1,602,247 	1,486,931 	7,727,696 
Exploitations de placer . 

Yukon  	4,606,812 
Colombie anglaise 	 426,00C 
Autres provinces.  	. 	.... 	.......... .... .......... .... 	8,202 

Total prod. métallifère... 	I 60 	9,622 	7,857,580 	3,195,330 	2,431,188 34,760,512 
«" non-métallifère.  	34,952 	19,382,816 13,890,468 12,247,348  34,405,96(  

matér. de const.  	19,004 	8,827,508 	  22,709,611 

	

63,578 	46,067,904    91,876,089 

PRODUCTION DES SMELTERS. 

Les statistiques de la production des smelters de cuivre et de plomb, 
donnant le tonnage du minerai traité en matte, ampoule, lingot grossier, ou 
métal raffiné, etc., ont été réunies pour la première fois par la Division des 
Mines, en 1908, et elles furent publiées clans le rapport de cette année-là. 
Des rapports similaires pour chaque année, depuis, ont été reçus, grâce à la 
courtoisie des différentes compagnies en exploitation et dont voici la liste:- 

Plie Moncl Nickel Company, 	 Victoria Mines, Ont. 
The Canadian Copper Company, 	 Copper Cliff, Ont. 
The 'Coniagas Reduction Company, 	 Thorold, Ont. 
1.‘he Deloro Mining (% Smelting Company, Ltd., 	Deloro, On.t 
The Canada Befiniug & Smelting C'ompany, Ltd., Orillia, Ont. 
The Consolidated Mining and Smelting Company 

of Canada, 	 Traii, B.C. 
The Granby Consolidated Miii ing, Smelting and 

Power .Company, 	 Grand Forks, B.C. 
The British .Columbia Copper Company, Ltd., 	Greenwood., B.C. 
The Tyee Copper Company, Ltd., 	 Ladysmith, B.C. 
The Canadian Antimony Company, 	 St. George, N.B. 
La quantité réunie de minerai et de concentrations, traités dans ces 

établissements, durant l'année 1911, a été de 2,193,553 tonnes, comparative-
ment à 2,683,714 to-nnes, en 1910, èt 2,376,148 tonnes, en 1909. 
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On peut classifier commodément les minerais comme dans le tableau 
suivant:— 

— 	 1909. 	1910. 	1911. 

Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 
Minerais nickel-cuivre 	462,336 	628,947 	610,834 
Minérais d'arsénic-argent-cobalt-nickel 	8,384 	9,466 	9,330 
Plomb et autres minerais traités dans les 

hauts-fourneaux à plomb 	54,539 	57,549 	55,408 
Minerais de cuivre-or-argent 	1,850,889 	1,987,752 	1,517,981 

Total 	2,376,148 	2,683,714 	2,193,553 

Les produits obtenus au Canada, par le traitement de ces minerais, 
comprend: du plomb raffiné produit à Trail, C.A., de l'or fin, de l'argent 
fin, du sulfate de cuivre et de l'antimoine extraits des résidus de la raffinerie 
de plomb; des lingots d'argent, de l'arsenic blanc, de l'oxyde de nickel et 
de l'oxyde de Cobalt, provenant des minerais du district de Cobalt, dans 
Ontario. On a produit de l'antimoine raffinée au Nouveau-Brunswick en 
1909. En outre de ces produits raffinés, des ampoules de cuivre, des matte 
de cuivre, des matte de cuivre et nickel, des matières Cobaltiques ou nickel 
mélangé et des oxydes de Cobalt, sont produits et exportés pour le raffinage, 
en dehors du Canada. 

On peut résumer, tel que dans le tableau ci-dessous, les résultats réunis 
des opérations du fondage et du raffinage. Malheureusement, les chiffres 
ne représentent pas la production totale provenant des minerais passés au 
sinelter, qui ont été extraits au Canada, puisque l'on continue d'expédier 
à d'autres smelters en dehors du pays, des quantités considérables de mine-
rais de cuivre et d'argent, pour y être traitées. 

Il est également bon d'expliquer que les chiffres comprennent les ré-
sultats du traitement d'une petite quantité de minerais importés, à la Co-
lombie Anglaise. 

Production des smelters et des raffineries au Canada, 1909, 1910 et 1911,/ 

1909. 	 1910. 	 1911. 

Métaux 	 Métaux 	 Métaux — 	 en matte, 

	

Produits 	ampou les , Produits en matte, 	Produits  en matte, 
ampoules, 	ampoules 

	

raffinés, 	lingots 	raffinés, 	 raffinée, 	et lingots et lingots grossiers  
et speis. 	 grossiers. 	grossier-. 

A.ntimoine 	Lbs. 	61,207 	 
)r  	Ozs. 	18,241 	200,129 	13,298 	197,181 	15,270 	175,189 
Argent 	" 	14,242,545 	4,845,920 16,373,799 	2,136,414 19,078,768 	585,896 
Plomb   Lbs 41,883,614 	3,973,810 32,987,508 	 23,525,050 	 
Duivre..  	‘.  	53,328,583  	56,149,299 	29,855,868 
Sulfate de cuivre.. 	" 	51,405  	163,228  	197,187 	 
gickel..  	a  	27,041,957  	37,587,676 	34,098,744 
"Cobalt 	 1,321,083 	 
Arsenic blanc 	'‘ 	2,258,087 	 3,003,467  	4,194,209 	 
Arsenic 	Ila  	 1,074,516 	 
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Les produits des smelters expédiés en dehors du Canada,   pour des fins 
de raffinage, ont été: ampoules de cuivre, contenant certaines quantités d'or 
et d'argent, 10,710 tonnes en 1911, comparativement ,à 13,918 tonnes en 1910 
et 14, 239 tonnes en 1909; matte de cuivre, contenant de l'or et de l'argent, 
11,320 tonnes, en 1911, contre 11,519 tonnes en 1910 et 11,597 tonnes en 
1909; matte de nickel et de cuivre, selon le procédé de Bessemer, contenant 
de petites quantités d'or et d'argent de même que des métaux du groupe de 
la platine, 32,607 tonnes en 1911, comparativement à 35,033 tonnes en 1910 
et 25,845 tonnes en 1909, lingots de plomb contenant de l'or et de l'argent, 
2,010 tonnes en 1909. 

Minerais de Nickel - Cuivre.—Les Smelters de la Canadian 'Copper Com-
pany, à Copper Cliff et la Mond Nickel Company à Victoria Mines, traitent 
les minerais de cuivre du district. Ces minerais consistent en pyrrhotite et 
en chalcopyrite, le nickel étant surtout contenu dans la peutlandite minérale 
disséminée à travers le minerai. La plus grande partie du minerai est 
grillée en halas à découvert. 

En 1909, la quantité de minerai extrait a été de 451,892 tonnes, tandis 
que la quantité de minerai traité fut de 462,336 tonnes. La quantité de 
matte produite, selon le procédé de Bessemer, a été de 25,845 tonnes, con-
tenant 7,873 tonnes de cuivre et 13,141 tonnes de nickel. 

En 1910, la quantité totale de minerai extrait a été de 652,392 tonnes, 
tandis que la quantité de minerai traité a été de 628,947 tonnes. La quan-
tité de matte produite suivant le procédé de Bessemer, a été de 35,033 tonnes, 
contenant 9,630 tonnes de cuivre et 18,636 tonnes de nickel. 

En 1911, la quantité totale de minerai extrait a été de 612,511 tonnes, 
quand la quantité de minerai traité a été de 610,834 tonnes. La quantité 
de matte produite selon k procédé de Bessemer, a été de 32,607 tonnes, 
contenant 8,966 tonnes de cuivre et 17,049 tonnes de nickel. 
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' Les statistiques de la production des smelters, provenant de ces mine-
rais, sont à notre disposition depuis le début de cette industrie, et elles sont 
données dans le tableaui suivant:- 

Production des minerais de nickel-cuivre, du district de Sudbury, 
traités aux smelters. 

Année 	de 	Minerai 	Minerai 	Matte 	Valeur des Teneur en 	Teneur en 
nickel des 	cuivre des Calendrier 	extrait. 	traité. 	expédiée 	mattes. 	mattes. 	mettes. 

	

Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 	$ 	Tonnes. 	Tonnes. 
1886 	3,307 
1887 	567 	30,000  	 900 	1,500 
1888 	  
1889. 	 44,990 	40,146 	3,274  	432 	733 
1890 	 718 	651 
1891 	83,300 	72.558 	10,336  	2,018 	2,064 
1892 	74,381 	57,022  	 1,207 	1,102 
1893 	 9,425 	...... ...- 

	
... 	1,991 	1,821 

1894 	103,223 	96,038 	11,681 	766,42. 2 	2,454 	2,604 
1895 	74,135 	68,618 	10,188 	890,834 	1,944 	2,288 
1896 	94,966 	71,027 	10,759 	416 594 	1,699 	1,584 
1897... ...........  	93,154 	96,370 	13,968  	1,999 	2,750 
1898 	123,820 	121,924  	 2,759 	4,187 
1899 	1.59,957 	172,761 	 702,341 	2,872 	2,834 
1900 	196,420 	 23,336 	1,076,306 	3,540 	3,364 
1901 	315.692 	255,958 	.... . ...... .... 	1,661,839 	4,594 	4,318 
1902 	269,538 	211,847 	...... 	1,327,448 	5,347 	3,553 
1903 	136,033 	207030 	13 832 	2,686,469 	6,253 	3,576 
1904 	203,388 	113,470 	10,154 	2,193,198 	5,274 	2,455 
1905 	277,766 	251,421 	17,405 	4,019,814 	9,43 8 	4,386 
1906 	343,814 	340,059 	20,310 	4,628,011 	10,745 	5,264 
1907  	351,916 	359,076 	22,025 	3,289,382 	10,595 	6,996 
1908  	409,551 	360,180 	21,210 	2,930,989 	9,572 	7,503 
1909 .......... .... ... 	451 892 	462,336 	. 	25.845 	3,913,012 	13,141 	7,873 
1910  	652'392 	628,947 	35,033 	5,380,064 	18,636 	9.630 
191]    	612,511 	610,834 	32,607 	4,945,593 	17,049 	8,966 

Minerai d'argenl-coball-nickel-arsenie. - Les riches minerais argenti-
fères du district de Cobalt, dont les premières expéditions furent faites, en 
1904, sont encore pour une grande partie, expédiés en dehors du Canada, 
même pour le premier traitement. 

Quatre smelters canadiens font le traitement de cos minerais, et les 
lingots d'argent, l'arsenic blanc, les oxydes de cobalt et de nickel et les 
oxydes mélangés ou matières Cobaltiques y sont récupérés. 

En 1906, la Canadian Copper Company a établi des usines pour le trai-
tement de ces minerais ,à Copper Cliff, où l'argent en lingots, l'arsenic blanc 
et les matières cobaltiques sont récupérés. La7Coniagas Reduction Company 
a bâti un smelter à norold, Ont., en 1908,. pour le traitement des minerais 
de la mine 'Coniagas et aussi le minerai de douane, la Doloro Mining and 
Reduction , Company a élevé des usines à Doloro, Ont., et en 1911 la Canada 
Refilling and -Smelting 'Company Ltd, a terminé et mis en exploitation une 
usine à Oriltia„ Ont., pour le traitement des minerais de cobalt argentifères. 
A chacun de ces établissements on récupère les oxydes de nickel et de cobalt, 
en outre de l'argent en lingots et l'arsenic blanc. 



Année civile. Plomb 
raffiné. Argent fin. Sulfate de 

cuivre.  Or fin. 

Lbs. 
7,519,440 

15,804,509 
20,471,314 
26,607.461 
36,549,274 
41,883,614 
32,987,508 
23,525,050 

Onces. 	Lbs. 
551,450 

1,088,328 
1,263,809 
1,631,422 
1,956,039 
2,003,003 
1,798,960 
1,325,601. 

56,000 
77,175 

143,135 
97,751 

203,379 
51,405 

163,228 
197,187 

1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	  
1908 	..... 	 
1909 	 
1910 	  
1911 	  

4,336 
8,602 
9,993 

10,395 
15,346 
18,241. 
13,298 
15,270 
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Le traitement de ces minerais clans Ontario, en 1909, 1910 et 1911, a 
donné les résultats suivants:— 

	

1909. 	1910 	1911. 

Minérai traité 	 Tons. 	8,384 	9,466 	9,330 
Produits récupérés:— 

Argent produitt    Ozs 	12,239,542 	14,574,839 	17,753,167 
Arsenic blanc   Ils.. 	2,258,087 	3,003,467 	4,194,209 
Speis ou résidus 	 Tons 	2,660 	3;074 	 
Oxyde de cobalt et oxyde de nickel 	 1.4.  	13,508 	154,174 
Oxyde de cobalt et nickel mélangés et 

matières cobaltiques .  	 44 	 108,178 	1,260,832 

t Onces d'argent   fin contenues dans les lingut u'aigent, la finesse allant de 850 à 998. 

Minerais de plomb.—I1 n'y avait qu'un smelter pour le plomb, en opé-
ration au Canada, durant l'année 1911: celui de Trail, C. A., exploité par 
la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada Limited. Cet 
établissement possède en outre, urre raffinerie pour le plomb où l'on emploie 
le Procédé Dlectrolytique de Betts, et qui a une capacité de 100 tonnes par 
jour. Le principal approvisionnement de minerai est venu des mines St-
Eugène et Sullivan, propriétés de la même compagnie, bien que pratique-
ment tout le minerai de plomb produit dans le district de Slocun soit traité 
comme minerai de douane. Outre les minerais de plomb, il y a un petit 
tonnage de minerais aurifères et argentifères, avec quelques concentrations 
aurifères provenant des moulins à estamper. 

Dans la raffinerie, les lingots sortant du smelter sont coulés en anodes 
et redéposés électrolytiquement sur des feuilles de plomb raffiné, mettant en 
marche les cathodes. Le plomb raffiné est coulé en saumons de 100 livres -‘ et de 180 livres, ce dernier étant une forme spéciale pour le commerce en 
Chine. Les limons provenant de la chambre des réservoirs, portent de l'or, 

'-,de l'argent, de l'antimoine, de l'arsenic et du cuivre. Les deux premiers 
sut récupérés sous forme de métaux fins, et le cuivre sous forme de .  sul-
fate de cuivre. Bien que l'antimoine ne soit pas régulièrement récupérée, 
si elle contient du métal, elle est fabriquée. 

La production annuelle du plomb raffiné, de l'or et de l'argent fins et 
du sulfate de cuivre, a été comme suit: 



1909. 	I 	1910. 	I 	1911. 

Minérai traité    Tonnes. 
Produits des smelters- 

.4 Mattes 
If Ampoules 	 

Teneur métallique des mattes et ampoules— 
Or    Onces. 
Argent 	 
Cuivre    Lbs. 

	

1,850,889 	1,987,752 	1,517,981 

	

11,597 	11,519 	11,320 

	

14,239 	13,918 	10,710 

	

198,898 	197,181 	175,189 

	

612,164 	636,140 	585,896 
37,581,884 36,890,283 29,855,868 
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Minerais cle cuivre-or-argent de la Colombie Anglaise. — Il y a 4 smel-
fers à Tacoma, Wash., où l'on traite ces minerais complexes. 

Les minerais du camp minier de Rossland, dont l'or constitue la princi-
pale valeur, sont traités aux smelters pour le cuivre de la Consolidated Mining 
and .Smelting 'Company, à TTail. Les minerais de cuivre de qualité infé-
rieure du district de Boundary, sont traités sur les lieux, à Grand Fork et 
à Greenwood, et de petites quantités sont aussi expédiées à Trail. 

Sur le Côte, les minerais de cette classe sont traités à Ladysmith, mais 
un tonnage considérable est également expédié aux Etats-Unis pour traite-
ment, tandis que les smelters locaux reçoivent un peu de minerais étrangers. 

Le Smelter de 'Crofton, qui n'a pas été en opération durant les quatre 
dernières années, est la propriété du Britannia Copper Syndicate Limited. 

Le Smelter de Boundary Falls, a été en partie démantibulé. 
La production réunie des smelters canadiens, en 1909, 1910 et 1911, 

y compris les minerais étrangers, qui y ont été traités, a été comme suit :-- 

S nieller de Trail.—Les statistiques de la production du smelter de 
Trail, comprenant les smelters et pour le plomb et pour le cuivre, ont été 
publiées clans les rapports annuels de la compagnie; depuis 190G, les chiffres 
ont été les suivants :— 

Production du Smelter de Trail. 

Année finissant le 30 Juin. Minerai 
traité. 

PRODUCTION DES MÉTAUX EN MATTE 
ET LINGOTS 

Or. 	Argent 	Plomb, 	Cuivre. 

1906 (six mois seulement) 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	  
1910 	  
1911 	 
1912 	 

Production de 1894 à Juin 1912 

	

Tonnes. 	Onces. 	Onces. 	Lbs. 	Lbs. 

	

157,640 	64,590 1,074.255 15,133,683 2,399,161 

	

222,573 	69,168 1,100,271 20,383,083 	3.443,310 

	

305,956 	121,380 2,224,888 32,157,139 4,004,468 

	

347,417 	114,920 2,443,475 43,675,077 4,637,631 

	

487,125 	137,614 2,162,406 42,368,816 	5,974,959 

	

388,785 	119,067 1,458,758 24,026,015 4,421,988 

	

296,458 	129,789 1,765,992  26,072,074 	2,914,141 
3,143,927 1,146,912 20,224,623 250,970,644 50,789,973 
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Smelter de Granby.-Les établissements du district de Boundary, offrent 
un intérêt particulier, à cause du minerai de qualité inférieure, qui y est 
traité. Ces minerais contiennent de 1 à 3% de cuivre, de $1. à $3. d'or ou 
d'argent, et à l'heure actuelle, on en traite environ 1,000,000 de tonnes par 
année. Il y a deux smelters dans le district, dont le plus considérable est 
celui de Grand Forks, exploité par la Granby Consolidated Mining, Smelt-
ing Power Company. Le premier haut-fourneau d'une capacité de 300 ton-
nes, fut terminé en 1900, et depuis cette date, la capacité de l'usine a été 
augmentée, de temps à autre, de sorte qu'actuellement il y a 8 hauts-four-
neaux, d'une capacité d'environ 4,500 tonnes par jour. L'usine de conver-
tissage, qui fut installée la première, en 1902, fut agrandie en 1909, et la 
compagnie prétend que la nouvelle installation a une capacité de 40,000,000 
de livres par année. 

Les quantités de minerais traités et la production totale des métaux, 
que nous donnons dans le tableau ci-dessous sont les chiffres publiés dans 
le rapport annuel de la compagnie, pour l'année finissant le 30 juin 1911. 

Minerai Traité et Métaux Récupérés au Smelter de Granby. 

TOUTES MATIÈRES TRAITÉES. MÉTAUX PRODUITS. 

Etranger. 

Mine- 
rai.  Matte. 

Total. 

Année  finissant le 
30 juin. SI i  nerai 

de 
Granby.  

Or. 	Argent. 	Cuivre.  

Tonnes. 

1901 	  
1902 	 
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 	 
1908 	 
1909 	  
1910 	 
1911 	  
1912 	  

7,832 
4,454 
7,691 

36,182 
39,382 
36,158 
16,893 
24,179 
19,944 
21,829 
24,783 
17,800 

Tonnes. 

169,087 
293,645 
289,583 
516,059 
550,738 
796,188 
649,022 
858,432 
964,789 

1,175,548 
959,563 
721,719 

Tonnes. 

•  3,001 
6,223 
4,290 

....... . 

Tonnes. 

176,919 
301,100' 
303,497 
556,531 
590,120 
832,346 
665,915 
882,611 
984,733 

1,197,377 
984,346 
739,519 

Onces. 	Onces. 1 	Lbs. 

	

8,871 	34,990 5,435,955 

	

30,786 	274,511 10,836,851 

	

35,121 	277,574 12,551,758 
54,493 275,935 16,020,986 
42,980 215,449 14,224,692 
50,020 316,947 19,939,004 
32,738 201,337 16,410,576 
40,068 300,204 21,092,288 
45,760 335,520 21,901,528 
48,752 356,746 22 754,899 
41,707 343,178 17,858,860 
33,932 225,305 13,231,121 

Total 7,944,373 257,127 13,514 8,215,014 465,228 3,157,696 192,358,518 

Smelter de Greenwood.-A cet 
British Columbia ,Copper Company, 
ont une capacité totale quotidienne 

Dans le rapport annuel de la 
novembre 1911, le gérant général en 
comme suit, quant aux opérations :  

établissement, qui est la propriété de la 
il y a trois vastes hauts-fourneaux, qui 
de 2,400 à 2,500 tonnes. 

compagnie pour l'année finissant le 30 
charge, feu M. E. G. Warren, s'exprime 
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"Le Smeller " 

Durant l'année, à part du coke, nous avons traité au  smelter, 608,945 
tonnes de minerai, qui se décompose -  comme suit:— 

. Minerais de la B. C..Copper 	 ..385,829 tonnes. 
Minerais de la douane.. .. 	 ..212,927 	" 
Scories du convertisseur .. 	 .. 10,189 	" 

608,945 	" 

"Dans l'item des scories du convertisseur, se trouvent comprises 5,679 
tonnes de minerai de la douane et d'argile. 

"La production des ampoules s'est élevée à 10, 044, 093 livres conte-
nant :— 	 • 

Cuivre fin ,.. 

. 	Argent.. .. 	 . 

..9,944,987 lbs. 

.. 	31,144 onces. 
. . . . 134,266 	‘c 

"Le 31 mars, une grève fut déclarée dans le district houillier du 
Crow's Nest Pass, privant entièrement la compagnie de son approvisionnement 
de coke et nous forçant à aller nous approvisionner à Connellsville, afin de 
ne pas suspendre les opérations. Nous avons dû importer de la Pennsyl-
vanie 41,500 tonnes de coke, avec une augmentation de $150,000, sur le 
coût du même tonnage de coke indigène." 

"A part de l'emploi du coke étranger et des inconvénients qui s'en 
sont suivis, par suite de la livraison irrégulière, les opérations ont été nor-
males, et la production du cuivre a été la plus considérable dans l'histoire 
de la compagnie." 

"Depuis notre dernier rapport, annuel, la compagnie a obtenu des op- 
tions sur certains " daims" qui promettent beaucoup; ce sont:— 

Claims "Copper " et "Piverside", au Camp Franklin, C. A. 
"Mine Voight", près de Princeton, C. A. 
Claim "L.H." dans le district de Slocan, C. A. 
Claim " Greyhound ", au camp Deadwood, C. A." 

Une description des usines de la British Columbia Copper Company 
Ltd, à Greenwood, C.A., par l'ingénieur consultant et ex-gérant général 
de la compagnie, M. J. E. McAllister, se trouve dans le numéro du 20 mai 
1911, du "Engineering and Mining journal." 

Le smeller 	Ladysmith. 	Ce sinelter appartient et est opéré par la 
rryee Copper Company, et il a. été le seul smelter canadien en opération sur 
la côte, au cours des quatre dernières années. On y traite les minerais et 
indigènes et importés; mais la compagnie n'a pas publié les détails des opé-
rations de son smelter. 

A l'anse Observatory, canal de Portland, la Granby Consolidated Min-
ing Smelting and Power Company est à construire un smelter pour le trai-
tement des minerais de sa mine d'Hidden Creek et aussi des minerais de 
douane. 



PRODUITS MÉTALLIQUES 

CUIVRE. 

La prodetion totale du cuivre au Canada en 1911, estimée sur la base 
du recouvrement aux smelters, provenant des minerais traités, a été de 
55,648,011 livres, qui vaudraient $6,886,998, au prix moyen payé pour le 
cuivre à New-York, durant l'année, soit: 12,376 cents par livre. 

La production du cuivre en 1910, compilée sur une base identique, a été 
estimée à 55,692,369 livres, accusant une légère diminution par rapport à 
la production de 1911. Le prix moyen payé pour le cuivre à New-York, 
en 1910, a été de 12,738 cents, soit une diminution dans le prix de 0,362 
cents ou 2.8 pour cent 

Dans la province de la Colombie Anglaise, la production de cuivre pro-
vient surtout de minerais contenant une très faible proportion de métal de 
cuivre. Dans le traitement de ces minerais, on perd des quantités considé-
rables de cuivre, en crasse, qui atteignent dans certains cas jusqu'à 25% ou 
plus de la teneur en cuivre du minerai. Avec des minerais de cette nature, 
il existe nécessairement une différence notable entre la teneur en cuivre du 
minerai tel qu'expédié de la mine et les matte de cuivre récupérées aux 
smelters. 

Les statistiques de la production du cuivre pour les années antérieures 
à 1909, telles que données dans les tableaux 1 et 2 comprennent pour la 
Colombie Anglaise, un registre de la production du cuivre dans cette pro-
vince, qui a été préparée par le Bureau des Mines Provincial. Pour la com-
pilation de ces statistiques, on a pris comme base, la teneur totale en métal 
des minerais expédiés aux smelters, pour lesquels les smelters ont fait des 
rapports qui ont été reçus dans le cours de l'année. Ces rapports accusent 
une production de cuivre relativement plus élevée que les chiffres publiés 
par la province d'Ontario, lesquels sont basés sur la teneur en cuivre des 
matte produite. 

La réunion désintéressée des statistiques sur la production des smelters, 
par la Division des Mines, grâce à la courtoisie des propriétaires, a rendu 
possible la compilation et la publication de statistiques de production, ba-
sées sur les recouvrements aux smelters, telles que ci-dessus. De cette façon, 
on possède un point de comparaison plus équitable, quant à la production 
des différentes provinces, et du .Canada en général par rapport aux autres 
pays. 
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OUIVRE.-TABLEAU  I. 

Production par Provinces, 1909, 1910 et 1911. 

. 	1909.t 	 1910. 	 1911. 
Provinces. 

Lbs. 	Valeur 	Lbs. 	Valeur 	Lbs. 	Valeur 

$ 	 $ 	 $ 
Québec 	1,088,212 	141,272 	877,347 	111,757 	2,436,190 	301,503 
Ontario 	15,746,699 	2,044,237 	19,259,016 	2,453,213 17,932,263 	2,219,297 
Colombie-Anglaise 	 35,658,952 	4,629,245 35,270,006 	4,492,693 35,279,558 	4,366,198 
Autres districts* 	 - 286,000 	36,431 	t 

Total 	52,493,862 	6,814,754 55,692,369 	7,099,094 55,648,011 	6,86,998  

* Comprend la Nouvelle-Ecosse et le Yt kori. 
t La diminution apparemment considérable de la production du cuivre, en Co-

lombie Anglaise, en 1909, en comparaison de celle de 1908, est surtout due à la diffé-
rente base de compilation adoptée en 1909 ; pour en avoir l'explication, voyez le texte. 
La production du cuivre en Colombie Anglaise, en 1909, basée sur la teneur en cuivre 
des minérais, expédiés aux smelters, a été de 45,597,245 livres. (Voir tableaux 8 et 9). 

Une expédition est rapportée du Nouveau Brunswick. 

A l'exception d'un rendement peu considérable de sulfate de cuivre, à 
TTail, C.A., la production du cuivre du Canada, est pratiquement toute ex-
portée. Les exportations de cuivre, en minerai, matte, regules, etc., du Ca-
nada, durant l'année de calendrier 1911, ont été, d'après les rapports du Mi-
nistère des Douanes, de 55,208,054 livres, dont 49, 202,456 livres ont été 
exportées aux Etats-Unis et 6,003,818 livres en Grande-Bretagne. 

Les exportations enregistrées en 1910, ont été de 56,964,127 livres. Ces 
chiffres concordent assez bien avec les statistiques de recouvrement aux 
smelters. 

Prix.-La moyenne des prix par mois, en cents par livre de cuivre élec-
trolytique, à New-York, est donnée pour une période de cinq années, dans :- 
le tableau suivant:- 

Moyenne des prix mensuels du cuivre 'électrolytique à New-York. / 

Mois. 	1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

Cts- 	Cts. 	Cts. 	Cts. 	Cts. 
Janvier 	24.404 	13.726 	13.893 	13.620 	12.295 
Février 	24.869 	12.905 	12.949 	13.332 	12.256 
Mars 	... .... ...... . 	25 .065 	12.704 	12.387 	13.255 	12.139 
Avril 	 24.224 	12.743 	12.563 	12.733 	12.019 
Mai 	24.048 	12.598 	12.893 	12.550 	11.989 
Juin 	22.665 ' 	12.675 	13.214 	12.404 	12.385 
Juillet ..  	21.130 	12.702 	12.880 	12.215 	12.463 
Août 	18.356 	13.462 	13.007 	12.490 	12.405 
Septembre 	15.565 	13.388 	12.870 	12.379 	12.201 
Octobre 	13.169 	13.354 	12.700 	12.553 	12.189 
Novembre 	13.391 	14.130 	13.125 	12.742 	12.616 
Décembre  	13.163 	14.111 	13.298 	12.581 	. 13.552 

Moyenne annuelle 	20.004 	13.208 	12.982 	12.738 	12.376 



• Mois. 1907.  J  1908. 	1909. I 1910. 	1911. 

	

106.739 	62.386 	57.668 	60.923 	55.604 

	

107.356 	58.786 	61.197 	59.388 	54.970 

	

106.594 	58.761 	56.231 	59.214 	54.704 

	

98.625 	58.331 	57.363 	57.238 	54.035 

	

102.375 	57.387 	59.338 	56.313 	54.313 

	

97.272 	57.842 	59.627 	55.310 	56.368 

	

95.010 	57.989 	58.556 	54.194 	56.670 

	

79.679 	60.500 	59.393 	55.733 	56.264 

	

68.375 	60.338 	59.021 	55.207 	55.253 

	

60.717 	60.139 	57.551 	56.722 	55.176 

	

61.226 	63.417 	58.917 	57.634 	57.253 

	

60.113 	62.943 	59.906 	56.069 	62.063 

Janvier. 	 
Février 	 
Mars 	 
Avril 	 
Mai 	  
Juin 	  
Juillet 
Août 	  
Septembre 	  
Octobre 	 
Novembre 	  
Décembre 	  

Moyenne annuelle   	87.007 	59.902 	58.732 	57.054 	55.973 
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A Londres, la moyenne des prix mensuels de l'étalon de cuivre, furent 
les suivants, par tonne de 2,240 livres. 

Prix moyens mensuels de l'étalon de cuivre à Londres. 

Le prix du cuivre à New-York varie entre 1 3- cents la livre en décem-
bre, et un minimum de 11 cents en mai. 

Des statistiques donnant la production annuelle du cuivre au Canada, 
depuis 1886, sont publiées dans le tableau No 2, qui laisse voir l'augmen-
tation ou la diminution annuelle, selon le cas, et aussi le prix annuel par 
livre à New-York. 



Augmentation ou 
diminution. 

Liv. 

Augmentation ou 
diminution. 

o/0 

Prix 
moyen 
par li-

vre. 

Année 
civile. Liv. Valeur. 
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CUIVRE.-TABLEAU 2. 

Production annuelle. 

$ 	 Cts. 
1886 	  3,505,000 	 385,650     1100 
1887   3,260,424 (d) 244,576 	699 	366,798 (d) 18,752 	4 . 86 1125 
1888 	  5,562,864 	2,302,440 70 . 60 	927,107 	560,309 152'70 1616 
1889 	  6,809,752 	1,246,888 22 . 40 	936,341 	9 ,234 099  1315 
1890 	  6,013,671 (d) 796,081 1119 	947,153 	10,812 	1 . 15 	1575 
1891. 	 9,529,401 	3,515,730 58 . 46 1,226,703 	279,550 29.51 	1287 
1892 	7,087,276 	2,442,126 25 . 63 	818,580 (d) 408,123 33 . 27 11'55 
1893 	 8,109,856 	1,022,381 14 . 40 	871,809 	63,229 	6 . 50 1075 
1894 	  7,708,789 (d) 401,067 	4 . 94 	736,960 (d) 134,849 1546 	9 . 56 
1895 	 7,771,639 	62,850 	0 . 81 	836,228 	99,268 1347 10 . 76 
1896 	  9,393,012 	1,621,373 2086. 	1,021,960 	185,732 22 . 21 10 . 88 
1897 	 13,300,802 	3,907,790 41 . 60 1,501,660 	479,700 4614 11 . 29 
1898    17,747,136 	4,446,334 33 . 43 2,134,980 	633,320 42 . 17 1213 
1899   15,078,475 (d)2,668,661 1514 2,655,319 	620,339 24 . 37 17.61 
1900 	18,937,138 	3,858,663 25 . 59 3,065,922 	410,603 15 . 46 16 . 19 
1901 	 37,827,019 18,889,881 99 . 75 6,096,581 	3,030,659 98 . 84 16117 
1902    38,804,259 	977,240 	2 . 58 4,511,383 (d)1,585,198 26 . 00 11 126 
1903 	42,684,454 	3,880,195 10 10 5,649,487 	1,138,104 25 13 13 . 235 
1904 	  41,383.722 (d)1,300,732  315  5,306,635 (d) 342,852 6 .  07 12123 
1905   48,092,763 	6,709,031 16 . 21 7,497,660 	2,191,025 41 . 29 	16 . 590 
1906.. 	 55,609,888 	7,517,135 1513 10,720,474 	3,222,814 4218 19 178 
1907 	 56,979,205 	1,369,317 2 . 46 11,398,120 	677,654 612 20 104 
1908 	 63,702,873 	6,723,668 11 . 80 8,413,876 	2,984,244 2618 13108 
1909   52,493,863     6,814,754 	  12982 
1910 	 55,692,369 	3,198,506 	6 . 09 7,094,094 	27,9,340 	4 . 10 	12 . 738 
1911 ....... ......... 55,648,011 (d) 44,358 	019  6,886,998 (d) 207,096 	212 	12 . 376 

* La diminution n'est pas aussi considérable que les chiffres semblent l'indiquer, 
parce qu'une partie de la production de 1909, a été calculée sur une base différente de 
celle des années précédentes. (Voir l'explication dans le texte ) 

Les statistiques des exportations de cuivre réunies par le ministère des 
douanes, sont données dans le tableau 3, et les statistiques des importations, 
dans les tableaux 4 et 5. Le total des importations de cuivre, en autant 
que les poids sont donnés s'est élevé, durant l'année fiscale se terminant au 
31 mars 1911, à 30,586,768 livres. Durant l'année de calendrier 1911, les 
importations totales furent évaluées à $4,936,769, et comprenaient 37,352. 
237 livres de cuivre brut et ouvré, évaluées à $4,721,480, ainsi que d'autres 
articles de cuivre fabriqués pour 'un montant de $215,289, dont la quantité 
n'a pas été déclarée. Le détail de ces importations comprend du cuivre 
brut (saumons, lingots, débris et blocs, etc), 8,112,387 livres, évaluées à 
$823,374; cuivre en barres, en baguettes, rouleaux, etc., 25,495,400 livres, 
évaluées à $3,272,478; cuivre en bandes, feuilles ou plaques, 2,826,100 livres, 
évaluées à $434,574; cuivre à tuyau, etc, 562,826 livres, évaluées à $113,949 
et fil de cuivre, 355,524 livres, évaluées à $77,105. 



$ 

Exercice financier.  Livres.  Valeur. Exercice financier. Livres. Valeur. 

'1880 	  
1881 	  
1882. 	  
1883. 	 
1884 	 
1885 	 
1886 	 
1887 	  
1888 	 
1889 	  
1890 	 
1891 	 
1892. 
1893 	  
1894 	  
1895 	 

31,900 
9,800 

20,200 
124,509 
40,200 
28,600 
82,000 
40,100 
32,300 
32,300 

112,200 
107,800 
343,600 
168,300 
101,200 
72,062 

1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899' 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903. 	 
1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 (9 mos 	) 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

86,905 
49,000 

1,050,000 
1,655,000 
1,444,000 

951,500 
1,767,200 
3,038,400 
2,115,300 
1,944,400 
2,627,700 
2,616,600 
3,612,400 
2,732,300 
4,690,700 
5,023,700 

9,226 
5,449 

80,000 
246,740 
180,990 
152,274 
325,832 
252,594 
270,315 
266,548 
441,854 
520,971 
650,597 
383,441 
617,630 
641,749 

Cuivre, vieux et rognures on en blocs 	Exempt de droits 1911 Cuivre en gueuses ou lingots 	Exempt de droits 

Total   	 5,023,700 

2,130 
1,157 
1,984 

20,273 
3,180 
2,016 
6,969 
2,607 
2,322 
3,288 

11,521 
10,452 
14,894 
16,331 

7,397 
6,770 

366,900 
4,656,800 

41,128 
600,621 

641,749 
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CUIVRE.-TABLE AU 3. 

Exportations de cuivre en minerai, matte, etc. 

... 	 . 
Année civile. 	Livres. 	Valeur. 	Année de Calendrier 	Livres. 	Valeur. 

$ 	 $ 
1885 	262,606 	1899.   	- 	11,371,766 	1,199,908 
1886   	249,259 	1900 	23,631,523 	1,741,885 
1887  	137,966 	1901  	32,488,872 	3,404,908 
1888 	257,260 	1902  	26,094,498 	2,476,516 
1889   	168,457 	1903 	38,364,676 	3,873,827 
1890   	398,497 	1904 	38,553,282 	4,216,214 
1891  	348,104 	1905 	40.740,861 	5,443,873 
1882 ..  	277,632 	1906 	42,398,538 	7,303,366 
1893 ..... .......- ......... 	4,792,201 	269,160 	1907 	' ...... .... 	54,688,450 	8,749,609 
1894 	....... ......... 	1,625,389 	91,917 	1908 ............. ....... 	51,136,371 	5,934,559 
1895 	3,742,352 	236,965 	1909   	54,447,750 	5,832,246 
1896 ...... ......... ....... 	5,462;052 	281,070 	1910 	56,964,127 	5,840,553 
1897.  	14,022,610 	850,336 	1911* 	55,208,054 	5,459,770 
1898 	11,572,381 	840,244 

:* Aussi 7,658 livres, $7,955, de cuivre noir ou brut et en saumons. 

CUIVRE.-TABLEAU 4. 

Importations de cuivre an gueuse, vieux, rognures, etc. 

29976-4 
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CUI•RE.-TABLEAU 5. 

Importations d'articles manufacturés. 

Exerc. financier 	Valeur. 	Exerc. financier. 	Valeur. 	Exerc. financier. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 
1880 	123,061 	1891 	563,522 	1909  	1,281,522 
1881.  	159,163 	1892 	422,870 	1903 	1,291,635 
1882 	220,235 	1893 	458,715 	1904 	1,191,610 
1883 	247,141 	1894 	175,404 	1905..  	1,775,881 
1884 	134,534 	1895 	251,615 	1906 	2,660,303 
1885 	181,469 	1896 	285,220 	1907 (9 n'os)._ 	2,545,600 
1886 	219,420 	1897 	264,587 	1908 	2,713,060 
1887 	325,365 	1898 	786,529 	1909 	2,086,205 
1888..... .....  	303,459 	1899 .......... ...... 	551,586 	1910 	. 	2,870,630 
1889  	402,216 	1909 	1,090,280 	1911 	3,742,940 
1890 	472,668 	1901 ....... .......... 	951,045 

Droits. 	Liv. 	Valeur. 
.Cui vre en barres et baguettes, en rouleaux, ou au- 

trement, en longueurs de pas moins de 6 pieds 	 $ 
non ouvré 	 Exempts. 21,396,800 	2,846,060 

Cuivre en bandes, feuilles ou plaques, non pla- 
né ou couvert 	 ,, 	3,372,800 	536,862 

Tuyaux de cuivre, en longueurs de pas moins de 6 	. 
1911. 	pieds et non polis, pliés ou autrement fabriqués 	,, 	517,911 	106,416 

Rouleaux de cuivre pour l'impression des calicots. 	,,   .. 	20,361 
Cuivre et articles manufacturés de -- 	 
Clous,broquet.,ri vets et contrerivnres ou rondelles 	30 0,, c, 	 2,158 
Fils ordinaire, étamé ou plaqué  	15 	,, 	275,557 	64,720 
Toile métallique  	25 	, 	..... ..... ..... 	7,175 
Tous les autres articles de cuivre manufacturés 	30 	,, 	 160,188 

Total  	orm   	3,742,940 

Nouvelle-Ecosse. 

Il n'y a pas eu de production de cuivre dans le cours de l'année ; il 
n'y a eu que des travaux de développements d'accomplis. 

Nouveau-Brunswick. • 

Irne petite expédition est rapportée de cette province. 

Québec. 

La production de cuivre dans la province de Québec a été tirée, comme 
d'habitude, des minerais pyritiques des Cantons de l'Est. Il y a eu une 
forte augmentation sur l'année 1910. La production de cuivre en 1911, 
a été de 2,436,190 livres, évaluées à $301,503, et représentant le recouvre-
ment estimé provenant de 39,122 tonnes de minerai et de concentrés, qui 
ont été expédiées et qui contenaient '3,123,189 livres de cuivre. 



Les statistiques de la production du cuivre dans cette province, depuis 
1886, sont données dans le tableau 6. 

CUIVRE.-TABLEAU 6. 

Québec :-Production. 

Année civile. 	Li v. 	Valeur. 	Année 	civile. 	Li v. 	Valeur. 

$ 	 $ 

1886 	 3,340,000 	367,400 	1899   	1,632,560 	287,494 
1887 	2,937,900 	330,514 	1900  	2,220,000 	359,418 
1888 	 5,562, 864 	927,107 	1901 	1,527,442 	246,178 
1889 	 5,315,000 	730,813 	1902    	1,640,000 	190,666 
1890 ......... ..... 	4,710,606 	741,920 	1903  	1,152, 000 	152,467 
1891 	5,401,704 	695,469 	1904  	1,760,000 	97,455 
1892 	 4,883,480 	564.042 	1905 	621,243 	252,752 
1893 	 4,468,352 	480,348 	1906 	1,981,169 	381,930 
1894 	2,176,430 	208,067 	1907 	1,517,990 	303,659 
1895 	2,242,402 	241,288 	1908  	1,282,024 	169,330 
1896  	2,407,200 	261,903 	1909 	1,088,212 	141,272 
1897 	2,474 970 	279,424 	1910 	877,347 	111,767 
1898 	2,100,235 	252,658 	1911   	2,436,190 	301,503 

Ontario. 

La production de cuivre dans cette province est encore comparativement 
faible, à côté de celle tirée du minerai de cuivre-nickel du district de Sud-
bury. En 1911, la Canadian Copper Company a fait d'excellentes opéra-
tions aux mines Creighton et Crean Hill, et la Mond Nickel Company aux 
mines Victoria. 

Le gouvernement d'Ontario paie une prime sur le cuivre contenapt 95% 
de métal pur et sur le sulfate de cuivre, provenant du minerai extrait et 
raffiné dans la province. On trouvera le texte de la loi à ce sujet au cha-
pitre sur le Cobalt, sous le titre: "Loi concernant la prime pour le raffinage 
du métal." 

La production totale du minerai de cuivre-nickel en 1911, a été de 
610,834 tonnes. Durant l'année, on a produit 32,607 tonnes de matte Bes-
semer, contenant 8,966 tonnes de cuivre, et 17,049 tonnes de nickel, la va-
leur de la matte au point d'expédition étant approximativement de $4,945, 
592. 

Les détails de la production de ces minerais sont donnés de façon plus 
complète, et sous forme de tableaux, dans l'article sur le nickel, et aussi à 
l'article concernant la production des smelters. 

Les statistiques de la production de cuivre dans Ontario, depuis 1886, 
sont données dans la tableau 7. 



CUI•RE.—TABLEAU  7. 

Ontario :—Production. 

• 
Année civile. 	Liv. 	Valeur. 	Année civile. 	Liv. 	Valeur. 

$ 	 $ 
1886 	165,000 	18,150 	1899  	5,723,324 	1,007,877 
1887  .......... . .... 	322,524 	36,284 	1900 	6,740,058 	1,091,215 
1888. 	 Nil ' 	Nil 	1901   	8,695,831 	1,401,507 
1889 	1,466,752 	201,678 	1902 	7,408,202 	861,278 
1890 	1,303,065 	205.233 	1903   	7,172,533 	949,285 
1891 	4,127,697 	531,224 	1904 	4,913,594 	630,070 
1892 	2,203,795 	254,538 	1905 	8,779,269 	1,368,686 
1893 	 3,641,504 	391,461 	1908   10,638,231 	2,050,838 
1894 	5,207,679. 	497.854 	1907   14,104,337 	2,821,432 
1895.  	4,576,337 	492,414 	1908 	  15,005,171 	1,981,883 
1896 	3,167,256 	344,598 	1909 	  15,746,699 	2,044,237 
1897 	5,500,652 	621,023 	1910...... ............. ..... 19,259,016 	2,453,213 
1898 	• 	 8,375,234 	1,007,539 	1911 	 17,932,263 	2,219,297 

Colombie Anglaise. 

D'après les rapports reçus des smelters, la quantité totale .de  cuivre en 
matte, ampoule et sulfate de cuivre produit dans les smelters de la Colombie 
Anglaise, durant 1911, et comprenant un estimé du recouvrement aux smel-
ters pour les minerais de cuivre exportés, a été de 35,279,558 livres, déduc-
tion faite de la quantité de cuivre provenant des minerais étrangers. En 
1910, la production, sur une base similaire, a été de 35,270,006 livres, et 
en 1909, 35,658,952 livres. Les rapports de la production des smelters dans 
cette province n'ont pas été réunis par ce ministère antérieurement à 1908, 
et il est impossible d'avoir un rapport complet des statistiques de produc-
tion, sur cette base. 

La 'production de cuivre dans cette province, d'après les statistiques 
réunies et publiées par le ministère des mines de la province a atteint un 
total de 36,927,636 livres, en 1911, comparativement à 38,243,934 livres 
en 1910. 

Les statistiques de la production annuelle depuis 1894, telles que véri-
fiées par le ministère des mines de la province, sont données dans le tableau 
8, et par districts depuis 1906, dans le tableau 9. 

D'après les rapports directs en 1911, les minerais du district de Boun-
dary, ont produit environ 58,2% du total, les mines de Rossland environ 
10,4% et le district de la Côte 31,4%. 
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Liv. Liv. 

Année civile. 

Cuivre contenu 
dans les miné-
rais expédiés. 

Augmentation. 
Valeur. 

1894 	 
1895 	 
1896 	  
1897 	 
1898. 
189.9.. 
1900 	  
1901  	

•	 1902 	 
1903 	 
1904 	  
1905 	 
1906 	 
1907 	  
1908 	 
1909 	 
19101 	 
1911t 	 

324,680 
952,840 

3,818,556 
6,325,180 
7,271,678 
7,722,591 
9,977,080 

27,603,746 
29,636,957 
34,359,921 
35,710,128 
37,692,251 
42,990,488 
40,832,720 
47,274,614 
45,587,245 
38,243,934 
36,927,656 

628,160 
2,865,716 
1,606,624 
1,946,498 

450,913 
2,254,489 

17,626,666 
2,032,311 
4,723,864 
1,350,207 
1,982,123 
5,298,237 

*2,157,768 
6,441,894 

*1,677,369 

*1,316,278 

193 . 00 
30100 
•39 . 00 
3600 

6 .00 
2900 

.177'00 
7 . 00 

1600 
3'7 
56 

141 
*5. 02 

 15. 8 
*3 . 6 

*3 . 4 

31,039 
102,526 
415,459 
601,213 
874,783 

1,359,948 
1,615,28e 
4,448,89 
3,445,486- 
4,547,735- 

 4,579,110- 
 5,876,2227 
 8,287,706; 

8,168,177:-
6,244,0Z 

 5,918,522 
4,871,512 
4,571,512 

CITIVRE.—TABLEAU  8. 

Colombie Anglaise :—Teneur en cuivre des minerais expédiés. 

*Diminution. t Tels que publiés par le Bureau des Mines de la Colombie Anglaise. 
Il est alloué 5 livres de cuivre par tonne, pour les pertes encourues au smelter. 

CUIVRE.—T'ABLEATJ 9. 

Colombie Anglaise : — Production pax districts. 

1906. 	1907. 	1908. 	1909. 	1910.t 	1- 1911. 

- 	Liv. 	Liv. 	Liv. 	Liv. 	Liv. 	Liv. 
Dassiar 	293,269 	674,887 	490,873 	137,651 	.......... ...... 	19,151 
Cast Kootenay 	6,910 	 
Weat Kootenay- 

Nelson 	216,034 	434,222 	53,243 	186,672 	231,936 	 
Slocan 	2,861 	  
Trail Creek 	4,750,110 	5,080,275 	5,042,244 	3,509,909 	3,577,745 	3,429,702 
Tous autres 	1,145 	  

Yale- 
Boundary 	 32,226,782 	31,521,550 	40,178,521 	40,603,042 	31,354,985 	22,327,359 
Ashcroft 	1 	355,377 	38,706 	3,269  	1,178 	152,723 Kamloops 1 

Districts de la côte 	5,138,000 	3,083,080 	1,506,464 	1,160,071 	3,078,90 	10,998,721 

Total 	 42,990,488 	40,832,720 	47,274,614 	45,597,245 	38,243,934 	36,927,656 

* Teneur en cuivre des minérais expédiés. 	t Deduction faite de 5 livres de cui- 
vre par tonne de minéral pour les pertes de scories. 

Les minerais de qualité inférieure du district de Boundary, outre qu'ils 
sont fondants eux-mêmes, sont remarquablement uniformes quant à leurs 
caractéristiques, contenant de 1 à 2% de cuivre et de $1 à $2 d'or et d'ar-
gent. Dans ce district, la majeure partie de la production a été tirée des. 



1911. Total. 

Granby Conbolidated Mining, Smelting & Power Co., Ltd 	 
British Columbia Copper Co., Ltd 	 
Dominion Copper Co., Ltd 	  
Consolidated Mining and Smelting Co., of Canada, Ltd 	 

•  605,880 
366,485 
182,697 
30,000 

7,415,880 
2,751,485 

831,697 
613,000 

54 

mines des quatre principales compagnies : la Granby Consolidated Mining 
Smelting and Power Company Limited, la British Columbia Copper Com-
pany Limited, la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada 
Limited et la New Dominion Copper Company Limited. Cette dernière est 
contrôlée par la British Columbia Copper Company. 

Les trois premières compagnies ci-haut mentionnées exploitent elles-
mêmes des smelters et les deux premières convertissent leur matte en cuivre 
d'ampoule. 

Les expéditions approximatives de minerai, pendant l'année 1911, et les 
expéditions totales des principaux producteurs, à la fin de 1911, ont été 
comme suit:— 

Les mines de la Granby .Company's, à Phoenix sont outillées pour un 
rendement quotidien d'environ 5,000 tonnes. Au Smelter de la Compagnie 
à Grand Forks, environ 630,000 tonnes de minerai furent traitées dans le 
cours de 1911, produisant environ 11,400,000 livres de cuivre. 

La diminution considérable est due à la grève des mineurs du district 
houiller, du Crow's Nest Pass, qui a amené la disette du charbon, et bien 
que l'on ait tenté de faire venir du coke de l'est, on a trouvé que l'aventure 
coûtait trop cher, et le smelter de Granby, fut en conséquence fermé, durant 
presque 5 mois de l'année. 

Les autres smelters furent aussi affectés. 
Les principales mines qui expédient du minerai sont: les mines de 

Granby, Mottier Lode, Emma et Wellington, de la British Columbia Copper 
Co.; les mines Rawhide et Athelstan, de la New Dominion Copper Co., et la 
mine ,Snowshoe, de la Consolidated Mining and Smelting Co.  

Après le Boundary, le district de la Côte est celui qui a produit le plu's' 
de cuivre, durant l'année, ce qui est dû surtout à la forte augmentatior(du 
rendement des mines Britannia et Marble Bay, principalement de la pre-
mière nommée. 

Les minerais de cuivre-or de Rossland, bien qu'ils soient très précieux 
pour leur teneur en or, constituent une autre source importante de l'appro-
visionnement du cuivre dans cette province. On a également fait quelques 
expéditions de Kamloops. • 

Sur la Côte, on est à faire de grands travaux de développement, les 
plus importants étant exécutés sur le bras de mer Alice, à l'anse Observa-
tory, où la Granby Consolidated Mining, Smeltinu and Power Company est 
à faire des travaux considérables sur sa mine de Hidden Creek, près de la-
quelle, sur la baie de Granby, elle est à faire construire un smelter également 
pour traiter son propre minerai et celui de la douane. 

District du Yukon. 
Aucunes expéditions de minerais de cuivre n'ont été rapportées de ce 

district, dans le cours de l'année 1911. 



OR. 

Métal raffiné.—L'or en lingots, est reçu, essayé et acheté à l'essayerie 
de Vancouver, exploitée en rapport avec ce ministère, les lingots étant en-
suite revendus. La quantité totale de lingots ainsi reçue, durant les 12 
mois se terminant au 31 décembre 1911, a été de 39,069,31 onces, poids après 
la fusion évaluées à $647,416,38, le coût des essais étant déduit. 

Une raffinerie a été établie à la Monnaie Royale, à Ottawa, et de petites 
expéditions d'or y ont été reçues des différentes provinces; mais à l'heure 
actuelle, la plus grande partie de l'or canadien s'en va aux raffineries ou à 
la Monnaie des Etats-Unis. 

Il n'existe qu'une seule autre raffinerie au Canada, produisant de l'or 
fin; celle établie à Trail en 1904, et exploitée par la Consolidated Mining 
and Smelting Company of Canada Limited, et dont le rendement annuel 
en onces d'or fin, pour les années 1904-1911, est donné ci-dessous. L'or est 
récupéré des minerais traités dans les fours à plomb. 

Production d'Or raffiné à Trail, C.A. 

Année. 	 Onces. 
4,336 

10,395 
1908 . . . . . 15,346 

18,241 
13,298 
15,270 

Production minière.—La production de l'or au Canada, qui comprend 
l'or tiré des exploitations alluviales, l'or obtenu du broyage des quartz auri-
fères et l'or provenant des autres minerais métallifères expédiés aux smel-
ters pour le cuivre et le plomb, etc, a formé un total, en 1911, de 473,159 
onces d'or fin, évaluées à $9,781,077, comparativement à, 493,707 onces d'or 
fin, évaluées à $10,205,835 en 1910, soit une diminution de 20,548 onces, 
quant à la quantité, et $424,758 quant à la valeur ou 4,16%. 

La production par provinces en 1909, 1910 et 1911, est donnée dans 
le tableau 1, comme suit:— 
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1909. 1911. 1910. 

Onces 
(fin $) 

Onces 
(fin ) 

Onces 
(fin .1) 

Valeur Valeur Valeur 

Nouvelle-Ecosse 
Québec 	 
Ontario 	 
Alberta 	 
Colombie-Anglaise 
Yukon 	 

Totaux 	 

(b) 10,193 
(b) 	193 
(b) 1,569 
(a) 	25 
(c) 250,320 
(a) 191,565 

453,865 

210,711 
« 3,990 

32,425 
525 

5,174,579 
3,960,000 

9,382,230 

7,928 
124 

3,089 
89 

261,386 
221,091 

493,707 

163,891 
2,565 

63,849 
1,850 

5,403,318 
4,570,362 

10,205,835 

7,781 
(a,b) 613 

2,062 
10 

238,496 
224,197 

473,159 

160,854 
12,672 
42.625 

. 207 
4,930,145 
4,634,574 

9,781,077 
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OR.—TABLDAIT 1. 

Production par Provinces, 1909, 1910 et 1911. 

*Calculé d'après la valeur : un dollar = 0 . 048375 onces. 
(a) Or de placer. 
(b) Or provenant de filons. 

1909. 	1910. 	1911. 

o 	$ 	$ 
(c) Comme suit : Or provenant des placers 	477,000 	540,000 	426,000 

Or provenant des filons 	4,697,579 	4,863,318 	4,504,146 

5,174,579 	5,403,318 	4,930,145 

La valeur exacte da l'or fin est Q., 98979  dollars par once équivalant à $20,671,834. 
(Etalon des Etats-Unis). 

Dans la plupart des cas, les statistiques de la production de l'or sont déclarées 
comme or brut, avec telle valeur. Les onces d'or fin données dans les tableaux dans 
ce rappirt sont calculées d'après leurs valeurs en multipliant ces derniéres par M u. ou 
0,048375. 

De la production totale en 1911, environ $5,014,207 ou 52.3% est at 
tribuable aux exploitations alluviales, $513,991 ou 5.2% provient des mou-
lins à estamper et $4,252,879 ou 43.5% a été obtenu des minerais envoyés 
aux smelters. Il y a eu une diminution générale dans toutes les provinces, 
excepté dans Québec et le Yukon qui accusent une augmentation. 



Année de Calendrier. Onces 
(fin i )  

Valeur Année de Calendrier. Onces 
(fin t) Valeur 

1858 	 
1859 	 
1860 	 
1861. 	 
1862 	 
1863 	  
1864 	  
1865 	  
1866 	  
1867 	  
1868 	 
1869 	 
1870 	 
1871 	 
1872 
1873 	  
1874 	  
1875 	 
1876 	 
1877 	  
1878 	  
1879 	 
1880 	 
1881 	 
1882 	 
1883 	 
1884 	  

$ 	I  
34,104 	705,000 
78,129 1,615,072 

107,806 2,228,513 
128,973 2,666,118 
135,391 2,798,774 
202,498 4,186,011 
199,605 4,126,199 
192,898 3,987,562 
152,555 3,153,597 
145,775 3,013,431 
134,169 2,773,527 
102,72o 2,123,405 

83,415 1,724,348 
105,187 2,174.412 
90,283 1,866,321 
74,346 1,536,871 
97,886 2,022,862 

130,300 2.693,533 
97,729 2,020,233 
94,304 1,949,444 
74,420 1,538,394 
76,517 1,582,358 
63,121 1,304,824 
63,524 1,313,153 
60,288 1,246,268 
53,853 1,113,246 
51,202 1,058,139 

1885 	 
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890.-.-.- 	 
1891 	  
1892 	 
1893 	  

•  1894 
1895 	 
1896 	  
1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	 
1903 	  
1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	 
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	 

55,575 1,148,829 
70,782 1,463,196 
57,460 1,187,804 
53,145 1,098.610 
02,653 1,295,159 
55,620 1,149,776 

	

45,018 	930,614 

	

43,905 	907,601 

	

47,243 	976,603 
54,600 1,128,688 

100,798 2,083,674 
133,262 2,754,774 
291,557 6,027,016 
666,386 13,775,420 

1,028,529 21,261,584 
1,360,057 27,908,153 
1,167,216 24,128,503 
1,082,161 21.336,667 

911,559 18,843,590 
796,374 16,162,517 
684,951 14,159,195 
556,115 11,502,120 
405,517 8,382,780 
476,112 9,842,105 
453,865 9,382,230 
493,707 10,205,835 
473,159 9,781,077 

14,398,621 297,616,065 

Les statistiques de la production annuelle de l'or au Canada sont don-
nées dans le tableau 2. 

011.-TABLEAU 2. 

Production Annuelle du Canada, 1858-1911. 

Calculés d'après la valeur : un dollar = 0'018375. 

On remarquera qu'à venir jusqu'à 1897,  deux fois seulement la produc-
tion a dépassé $4,000,000; le maximum, durant cette période, fut en 1863, 
lorsque le rendement atteignit $4,186,011. En 1896, la découverte des riches 
gisements de placer, au Yukon, amena cependant, un accroissement rapide 
dans la production pendant les quatre années qui suivirent, et la meilleure 
année fut en 1900, lorsque la production totale atteignit le montant de près 
de $28,000,000. L'année suivante accusa une diminution dans le rende-
ment du Yukon et il en a été ainsi chaque année, jusqu'en 1908. La pro-
duction du Yukon, en 1909, 1910 et 1911, accusa une augmentation, et la 
production totale pour tout le Canada semble avoir une tendance à aug-
menter bien qu'il y ait eu une diminution en 1911. 
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Nouvelle-Ecosse. 

La production de l'or de la Nouvelle-likosse, qui provient presque en-
tièrement' des minerais de quartz, a été de 7,781 onces d'or fin évaluées à 
$160,854. 

Les principaux propriétaires en 1911, ont été:— 

United Finance Co., Carleton. 
Caribou Gold Mines, Caribou. 
Albert Logan, Caribou. 
Stillwater Mining Co., Moose River. 
Tributors, Moose River. 
Malcom McLeod et al., Fifteenmile Stream. 
H. C. Borden et al., Fifteenmile Brook. 
ITniac Mines and Power Co., Gold River. 
E. F. Walton, Kemptville. 	 • 
Petpeswick Mining Co., Lake Catcha. 
W. F. Fancy et al., Malaga. 
Nova Scotia Gold Mines, Montagu. 
W. A. Brennan, Oldham. 
Tribut,ors, Oldham. 
New England Mining Co., Stormont. 
Sydney Gold Mining Co., Stormont. 
Seal Harbour Leasing Co., Stormont. 
Boston and Goldenville Mining Co., Shiers Point. 
West Gore Antimony Company, West Gore. 
Dominion Leasing Co., Tangier. 
E. E. Fraser, Mooseland. 
Great Bras d'Or Gold Mining Co., Middle River. 
M. J. O'Brien, Renfrew. 

Les statistiques de la production annuelle, depuis 1862, sont données 
dans le tableau 3, et celles de la production de l'or par districts durant les " 
12 mois se terminant au 30 septembre 1911, telles que réunies et publiées 
par le Ministère des mines Provincial, dans le tableau 4; tandis que la pro-
duction totale de 1862 à 1911, par districts, selon la même autorité, est 
donnée dans le tableau 5. 



Tonnes 
traitées. 

1862.. 
1863.. 
1864.. 
1865.. 
1866.. 
1867.. 
1868.. 
1869.. 
1870.. 
1871.. 
1872_ 
1873.. 
1874.. 
1875_ 
1876.. 
1877.. 
1878.. 
1879.. 
1880_ 
1881.. 
1882_ 
1883.. 
1884.. 
1885.. 
1886_ 

6,473 
17,000 
21,431 
24,421 
32,157 
31,384 
32,259 
35,144 
30,824 
30,787 
17,089 
17,708 
13,844 
14,810 
15,490 
17,369 
17,989 
15,936 
13,997 
16,556 
21,081 
25,954 
25,186 
28,890 
29,010 
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OR.-TABLEALT 3. 

Nouvelle-Ecosse :-Production annuelle. 

	

Rende- 	 Rende- 
Valeur. 

	

Onces ment 	Tonnes 	Onces 	Vitir' 	d (fin). 	 de l'or 	traitées. 	(fin), 	al e  
m
e  l'or  

	

par ton. 	' 	 par ton. 
$ 	$ 	 $ 	$ 

	

6,863 	141,871 	21.91 	1887.. 	32,280. 	20,009 	413,631 	12.81 

	

13,180 	272,448 	16.02 	1888.. 	36,178 	21,137 	436,939 	12.08 

	

18,883 	390,349 	18.21 	1889.. 	39,160 	24,673 	510,029 	13.02 

	

24,011 	496,357 	20.32 	1890.. 	42 749 	22,978 	474,990 	11.11 

	

23,776 	491,491 	15 . 28 	1891.. 	36,351 	21,841 	451,503 	12 . 42 

	

25,763 	532,563 	16.96 	1892.. 	32,552 	18,865 	389,965 	11 . 98 

	

19,377 	400,555 	12.41 	1893. 	42,354 	18,436 	381,095 	8.99 

	

16,855 	348,427 	19.91 	1894.. 	55,357 	18,834 	389,338 	7.04 

	

18,740 	387,392 	12.56 	1895- 	60,600 	21,919 	453,119 	7.47 

	

18,139 	374,972 	12.17 	1896- 	69,169 	23,876 	493,568 	7. 1,  

	

12,352 	255,349 	14.94 	1897.. 	73,192 	27,195 	562,165 	71o8  

	

11,180 	231,122 	13.05 	1898.. 	82,747 	26,054 	538,590 	.50 

	

8,623 	178,244 	12.87 	1899.. 	112,226 	29,876 	61'7,304 	/5.50  

	

10,576 	218,629 	14.76 	1900.. 	87,390 	28,955 	598,563 	6.85 

	

11,300 	233,585 	15.08 	1901- 	91,948 	26,459 	546,963 	5.32 

	

15,925 	329,205 	18 . 95 	1902.. 	93,042 	30,348 	627,357 	6.68 

	

 
11,804 	245,253 	13.63 	1903.. 	103,856 	25,533 	527,806 	5.08 

	

12,980 	268,328 	16 . 83 	1904.. 	45,436 	- 	10,362 	214,209 	4.71  

	

12,472 	257,823 	18.42 	1905.. 	57,774' 	13,707 	283,353 	4.90 

	

10,147 	209,755 	12.66 	1906.. 	6059 	12,223 	252,676 	3.82 

	

13,307 	275,090 	13 . 04 	1907.. 	8,550 	13,675 	282,686 	4.82  

	

14,571 	801,207 	11.60 	1908. 	61,536 	11,842 	244,799 	3.97 

	

15,168 	313,554 	12.44 	190'.. 	56,790 	10,193 	210,711 	3.71 

	

20,945 	432,971 	14 . 98 	*- 0.. 	43,006 	7,928 	163,891 	3.81 

	

 
22,038 	455,564 	15.70 	911.. 	18,323 	7,781 	160,854 	8.78 

 1 

Prndnction totale d'onces d'or fin :( 	883,737 
Valeur totale    $18,268,498 



GO 	
_ 

OR.—TABLEAU 4. 

Nouvelle-Ecosse :—Détails "par district—Année finissant le 30 septembre 1911 

	

Tonnes 	 Rendement moyen de District. 	 Rendement total de l'or. 

	

broyées. 	 l'or par tonne. 

	

Onces. Dragm. 	Grs. 	Onces. Dragm. 	Grs. 
Stormont 	 5,733 	2,615 	2 	19  	9 	2 
VVagamatcook 	125 	23 	4  	3 	17 
Uniacke. 	 10  	2  	5 
Gold River 	 49 	45 	4 	5  	18 	11 
Daribou 	 • 754 	850 	4 	18 	- 	1 	2 	13 
Daribou (Moose  River)  ..... ... 	561 	245 	5 	14  	7 	13 
Tangier 	5,202 	1,746 	13  	6 	17 
Uld ham 	395 	278 	19 	1  	14 	2 
Lac Catcha. 	863 	320 	5 	8  	7 	10 
Fifteenmile Stream 	242 	155 	' 	7  	 12 	20 

eeenmile Brook 	250 	25 	15  	2 	1 
a 	ptville 	25 	16 	6  	13 	1 

;ari 	en 	48 	36 	15 	2  	15 	8 
dalaga BE:rens 	233 	69 	14 	12 	 5 	23 
dontagu 	41 	24 	2  	....... .... 	11 	8 
ienfrew 	3,493 	1,527  	 8 	18 
;biers Point 	 14 	7 	6  	 10 	10 
iherbrook (Mortared) 	 3 	9 	 

	

18,128 	7,990 	15 	7  	8 	20 
West Gore (Or en concentra- 	''.. 

ti on) 	91 	398 	16 	21 	2 	1 	18 

	

18,319 	8,389 	12 	4  	9 	4 
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OR-TABLEAU 5. 

Nouvelle-Ecosse:-Production dé l'or de 1862 à 1911. 

	

Tonnes 	Rendement total 	Rendement 	Valeur t1 District. 	broyées. 	de l'or. 	moyen de l'or. 	$19 par o. 

	

Onces. 	Drag. 	Grs. 	Onc. 	Dra. Ors. 	$ 
*Caiiboti et Moose River- 	217,647 	85,881 	3 	6  	5 	9 	118,742 
Montagu 	29,523 	42,173 	3 	6 	1 	6 	14 	801,290 
Oldham 	 58,421 	67,215 	17 	22 	1 	3   1,277,102 
Renfrew 	58,411 	47,325 	17 	19 	.. ...... . 	16 	5 	899,192 
Sherbrooke 	300,213 	153,090 	1 	4  	10 	5 	2,908,711 
Stormont. 	 520,974 	119,743 	15 	13  	4 	14 	2,275,132 
Tangier 	60,262 	27,069 	6 	19  	9  	514,317 
Mmacke 	63,341 	43,982 	19 	17  	13 	21 	835,677 
Waverly 	 155,520 	69,980 	10 	16  	9 	0. 	1,329,630 
tl Brook field 	93,527 	38'709 	2 	2  	8 	7 	735,473 
Salmon River 	118,819 	41,852 	5 	20  	7 	1 	795,193 

1Whiteburn ......... ..... ..... 	6,907 	9,800 	0 	2 	1 	8 	9 	186,200 
Lake Catcha 	28,065 	27,306 	11 	17 	. 	19 	11 	518,825 

if Rawdon 	12,189 	9,606 	5 	10  	15 	18 	182,519 
Wine Harbour 	77,396 	34,992 	15 	11  	9 	1 	664,863 
IIIFifteenmile Stream 	36,878 	17,362 	0 	5  	9 	10 	329,897 
Malaga 	 22,926 	20,305 	12 	6  	17 	17 	385,806 
Autres districts 	• 	142,987 	74,764 	17 	14  	10 	11 	1,420,534 

	

2,004,006 	904,163 	6 	7  	9 	1 	17,179,103 
N'est pas compris f 
Jans l'énumération 	1905 I 	 527 	1,232 	16 	23 	2 	6 	19 	23,424 
ci-dessus : 	l'or ex- 	1906 	783 	1.031 	13 	11 	1 	6 	8 	19,602 
trait 	on 	contenu 	1907 	1,403 	1,319 	18 	12  	18 	19 	25,078 
Jans le minerai de{ 1908 	133 	179' 	5 	0 ' 	1 	6 	23 	3,406 
3tibnite, expédié de 1 1909 	  
West Gore, comme i 1910 	203 	350 	4 	15 ' 	1 	14 	12 	6,654 
[e font voir les rap. I 1911 	191 	398 	16 	21 	2 	1 	18 	7.578 
ports.    l 

Totaux 	2,007,246 	908,676 	1 	17  	9 	1 	17,264,845 

Les notes qui suivent concernant les opérations durant l'année 1911, 
sont extraites du rapport du Ministère des Mines Provincial Je regrette 
d'avoir à faire rapport que la quantité d'or produite est la plus petite, depuis 
l'année 1862, et que le tonnage du minerai broyé est le moins considérable 
qui ait été enregistré depuis 1882. Les causes directes de la faible produc-
tion de l'année 1911, peuvent être attribuées à la fermeture de la mine 
Richardson, à Goldboro et de la mine Oldham-Stirling à Oldham. En ces 
dernières années ces deux mines ont été les plus fortes productrices de lin-
gots de cette province. 

"L'or dans cette province, se montre dans des gouttières ou zones par-
ticulièrement riches en filons de quartz du type stratifié et de fissure, dont 
la largeur varie de 1 pouce à plusieurs pieds, mais va ordinairement de 2 
pouces à 24 pouces. Des opérations d'exploration et de développement sou-
terrains soigneusement organisées, avec l'appui de forts capitaux, s'ont néces-
saires, et la Nouvelle-Ecosse offre un champ plein de promesses au particu-
lier ou à la compagnie, qui est disposé à entre-piendre l'exploitation des 
minés d'or dé cette façon-là. 



Onces 
(fin*). 

Onces 
(fin*). Valeur. Année du Calendrier Valeur. Année civile. 

1877 	 
1878. 	  
1879 	  
1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	 
1885 	  
1866 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	  
1890 	 
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	 
1895 	  

	

583 	12,057 	1896. 

	

868 	17,937 	1897. 

	

1,160 	23,972 	1898. 

	

1,605 	33,174 	1899. 

	

2,741 	56,661 	1900. 

	

827 	17,093 	1901. 

	

860 	17,787 	1902. 

	

422 	8,720 	1903. 

	

103 	2,120 	1904. 

	

193 	3,981 	1905. 

	

78 	1,604 	1906. 

	

181 	3,740 	1907. 

	

58 	1,207 	1908. 

	

65 	1,350 	1909. 

	

87 	1,800 	1910. 

	

628 	12,987 	1911. 

	

759 	15,696 

	

1,412 	29,106 

	

62 	1,281 

145 	3,000 
44 	900 

295 	6,089 
238 	4,916 

Nil. 	Nil. 
145 	3,000 
391 	8,073 
180 	3,712 
140 	2,900 
191 	3,940 
165 	3,412 

Nil. 	Nil. 
Nil. 	Nil. 
193 	3,990 
124 	2,565 
613 	12,672 

15,556 	322,162 
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Québec. 

La production de l'or rapportée dans cette province depuis 1903, pro-
vient presque entièrement des minerais pyritiques extraits à Capelton et à 
Etistis, dans les Cantons de l'Est. On a obtenu très peu d'or des dépôts 
alluviaux des rivières Saint-François, Chaudière et Gilbert depuis 1894, 
lorsque le rendement fut estimé à $29,106. Cependant une nouvelle acti-
vitk dans l'installation d'usines hydrauliques a fait que la production de l'or 
alluvien a été plus considérable que celle récoltée de l'exploitation des filons. 

OR.-TABLEAU 6. 

Québec :-Production annuelle. 

* Calculées (l'après la valeur : un dollar=0,048375 onces. 

Ontario. 

Les mines productives en 1911 ont été:- 
'Cordova Mines, Ltd., mine Cordova, Peterborough Co. 
,Sturgeon Lake Development Co., mine St. Anthony, Sturgeon Lake. 
Great Golconda Mines, Ltd., mine Laurentian, Gold Rock. 
Kenora Mines, Ltd., mine 'Mikado, Kenora. 
The Dome Mines Co., Ltd., mine Dome, district de Porcupine. 
The Hollinger Gold Mines, Ltd., mine Hollinger, district de Por-

cupine. 
American Eagle Mining Co., mine American Eagle, district de Por-

cupine. 
Swastika Mining Co., Ltd., mine Swastika, district de Porcupine. 

L'année écoulée a été témoin d'une activité considérable dans le district 
de la Rivière à la Pluie. Le rendement de Porcupine aurait été bien plus 
élevé, si ce n'eût été du grand feu qui a causé tant de pertes de vies et de 
propriétés. Les statistiques de la production de l'or dans Ontario, depuis 
1887, sont données dans le tableau 7, comme suit:- 
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OR.-TABLEAU 7. 
Ontario :-Production annuelle. 

	

Onces 	 Onces Année civile. 	 Valeur. 	Année civile. 	 Valeur. 

 $ 	 $ 
1887 	327 	6,760 	1901 	11 844 	244,837 
1888 	Nil. 	Nil. 	1902 	 11,118 	229,828 
1889 	Nil. 	Nil. 	1903 	 9,076 	188,036 
1890 	Nil. 	Nil. 	1904 	 1,935 	40,000 
1891 	97 	2,000 	1905 	 4,402 	91,000 
1892 	344 	7,118 	1906 	 3„202 	66,193 
1893 	708 	14,637 	1907 	 3,212 	660399 
1894 	1,917 	39,624 	1908 	 3,212 	66,389 
1895 	3,015 	62,320 	1909 	1,569 	32,425 
1896 	5,563 	- 115,000 	1910 	 3,089 	63,849 
1897 	9,157 	189,294 	1911 	' 	2,062 	42,625 
1898 	12,863 	265,889 
1899 	20,394 	421,591 	 123,517 	2,553,309 
1900 	14,391 	297,495 

*Calculées d'après la valeur : un dollar = 0,048375 onces. 

Alberta. 

- La valeur de l'or tiré des dépôts de placer de la rivière Saskatchewan 
fut en 1909, $525; en 1910, $1,850 et en 1911, $207. 

Les statistiques de la production de l'or, provenant de la rivière  -Sas-
katchewan, depuis 1887, sont données dans le tableau 8. 

OR.-TABLEAU 8. 
Alberta :-Production annuelle. 

Année civile. 	Onces (fin) 	Valeur. 	Année civile. . 	Onces (fin*) 	Valeur. 

$ 	* 	 $ 

1887 	102 	2,100 	1901 	726 	.15,500 
1888 	 58 	1,200 	1902 	484 	10,000 
1889 	 967 	20,000 	1903 	48 	1,000 
1890 	193 	4,000 	1904 	 24 	500 	* 
1891 	266 	5,500 	1905  	121 	2,500 

- 1892 	508 	10,506 	1906 	39 	800 
1893 	466 	9,840 	1907  	33 	.675 
1894 	 .. ...... ... 	726 	15,300 	1908 	50 	1,037 
1895 	2,419 	50,000 	1909 ............ ......... 	25 	525 
1896 	2,661 	55,000 	1910 	89 	1,850 
1897 	2,419 	50,000 	1911 	10 	207 
1898 	1,209 	25,000 
1899 	726 	15,000 	 14,611 	302,040 
1900 	242 	5,000 	 ' 

. 	 ) 

* Calculées d'après la valeur : un dollar- 0.048375 onces. 

Colombie Anglaise. 

La production de l'or de la Colombie Anglaise, en 1911, selon les rap-
ports adressés au Ministère, s'è st élevée à $4,930,145, comprenant: or de 
placer $426,000; lingots des minerais passés au moulin, $310,512 et recou-
vrements des smelters $4,193,633. 



OR DE PLACER. OR DE FILONS. 

Districts. 

Onces. Valeur. Onces. Valeur. 

Caribou :— 
Caribou 	 
Quesnel 	 
Omineca 	 

Cassiar :— 
Atlin 	 
Tous autres 	  

Kootenay Est :— 
Tort Steele 	  

Kootenay Ouest :— 
Ainsworth 	 
Nelson 	 
Slocan 	 
Trail ,Creek 	 
Othlers 	  
Lilooet  	 • 

Yale:— 
Grand Forks 	  
Similkameen 	 
Yale 	  
La Côte et tous autres 	  

	

4 	83 

	

17,640 	• 364,619 
47.971 

116,683 2,41i,837 

	

57 	1,178 

	

71 	1,467 

87,745 1,813,690 

	

52 	1,075 

	

5 , 815 	120,196 

.3  
500 10,335 
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21,300 	426,000 , 228,617 . 4,725,513 

6,800 136,000 

	

1,700 	34,000 

	

500 	10,000 

11,250 225,000 

	

300 	6,000 

	

150 	3,000 

60 	•imuo 

100 	2,000, 
250 	5,000 

50 	1,000 
50 	1,000 
60 	1,000 
50 	1,000 

61 

La production des placers est celle publiée par le Bureau Provincial 
des mines. Les statistiques concernant l'or extrait des filons représentent 
d'anssi près qu'il est possible de s'en rendre compte, le recouvrement réel 
d'or, basé sur les recouvrements des smelters et les exiSéditions de lingots. 

Cette production est moindre que celle publiée par -  le Bureau Provincial 
des Mines, qui pour la production de ror des filons, se base sur la teneur 
en or des minerais expédiés aux smelters, etc. Selon .cette autorité, la pro-
duction: pour 1911, a été de $5,151,513, comparativement à $6,073,380, en 
1910, soit une diminution de $921,867. 

Dans l'exploitation des mines à filons, il y a eu diminution dans les 
districts de Nelson, Tail Creek et Boundary; tandis qu'il y a eu une aug-
mentation considérable de la production de l'or dans le district de la Côte. 

La récolte de l'or alluvien a accusé une diminution générale. 
De la production de 1911, 9% provenait des exploitations alluviales; 

6% des minerais passés aux moulins et 85% des minerais envoyés aux smel-
ters. 

Les statistiques de la production par districts en 1911, telles que pu-
bliées par le Bureau Provincial des mines, sont données dans le tableau 9, 
tandis que la production totale annuelle est donnée dans le tableau 10. 

• 
OR—TABLEAU 9. 

Colombie Anglaise :—Production par districts,* 1911. 

*  Du  raiiport annuldti aiinistèie  des ruines de la, Colombie . Anglaise. 



Année ci vile. Onces(fint) Valeur. Année civile. Onces ( fin§1 Valeur. 

1858 	 
1859 	 
1860 	 
1861 	  
1862 	 
1863 . 
1864 	 
1865 	  
1866 	  
1867 	 
1868 	 
1869 	  
1870 	  
1871 	  
1872 	  
1873 	  
1874 	  
1875 	  

. 	 
1877 	  
1878. 	  
1879 	  
1880 	 
1881 	  
1882 	 
1883 	 
1884 	 •  
1885 	  

	

34,104 	705,000 

	

78,129 	1,615,072 
107,806 2,228,543 
128,973 2,666,118 
128,528 2,656,903 
189,318 3,913,563 
180,722 3,735,850 
168,887 3,491,205 
128,779 2,662,106 
120,012 2,480,868 

	

114,792 	2,372,972 

	

85,865 	1,774,978 

	

64,675 	1,336,956 

	

87,048 	1,799,440 

	

77,931 	1,610,972 

	

63,166 	1,305,749 

	

89,233 	1,844,618 

	

119,724 	2,474,904 
86,429 1,786,648 

	

77,796 	1,608,182 

	

61,688 	1,275,204 
62,407 1,190,058 

	

49,044 	1,013,827 

	

50,636 	1,046,737 

	

46,154 	954.085 

	

38,422 	794,252 

	

35,612 	736,165 

	

34,527 	713,738 

1886 	 
1887 	 
1888 	  
1889 	 
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	 
1896 	  
1897 	  
1898 	 
1899 	  
1900 ............ 	 
1901 	 
1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	 
1909 	  
1910 	  
1911   	

8 

	

43,714 	903,651 

	

33,558 	693,709 

	

29,834 	616,731 

	

28,489 	588,923 

	

23,918 	494,436 

	

20,792 	429,811 

	

19,327 	399,525 

	

18,360 	379,535 

	

25,664 	530,530 

	

61,289 	1,266,954 

	

86,504 	1,788,206 

	

131,805 	2,724;657 

	

142,215 	2,939,852 

	

203,295 	4,202,473 

	

228,916 	4,732,105 

	

257,292 	5,318,703 

	

288,383 	5,961,409 

	

284,108 	5,873,036 

	

275,975 	5,704.908 

	

285,529 	5,902,402 

	

269,886 	5,579,039 

	

236,216 	4,883,020 

	

286,858 	5,929,880 

	

250,320 	5,174,579 

	

261,386 	5,403,318 

	

238,496 	4,930,145 

135,246,250 6,542,536 
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OR.-TABLEAU 10. 

Colombie Anglaise :-Production annuelle. 

* Calculées d'après la valeur :  nit dol kir =0.048375 onces. 
• 

La situation dans les exploitations minières de placers et hydrauliques 
accuse fort peu de changement depuis 1910. Il semble y avoir une légère 
diminution, vu que plusieurs des plus fortes compagnies sont encore enga-
gées dans des travaux de construction. Une disette dans l'approvisionne-
ment d'eau a également retardé le lavage. 

Parmi les camps miniers de la Province où l'on extrait l'or des mines 
à filons, celui de Rossland occupe le premier rang. Les principales compa-
gnies qui ont conduit activemeit les opérations, durant l'année 1911, furent 
les suivantes : 

La Consolidated Mining and iSmelting Company of Canada,  Limited, 
avec des expéditions totales de 190,676 tonnes. 

La Le Roi .Mining Company,,Limited, qui a expédié 6,915 tonnes du-
rant la première partie de l'année. Cette compagnie s'est ensuite volon-
tairement mise en liquidation et vendit la mine Le Roi à la Consolidated 
Mining and S[rnelting Co., qui l'exploite à l'heure actuelle. 

La Le .Roi Mining Company, Limited, No 2, qui a expédié 24,800 
tonnes de minerai de première classe et 1,595 tonnes de concentrations, pro-
duits de 18,778 tonnes de minerai de seconde classe au moulin. 

29976 - 5 
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Plusieurs des mines moins importantes de ce camp ont été exploitées 
avec activité dans le cours de l'année. 

Le district Boundary vient ensuite pour la production de l'or. *Le ren-
dement est en majeure partie dû au tonnage considérable de minerais de 
cuivre extraits dans ce district. Ces Minerais ne donnent en moyenne que 
0.04 à 0:05 d'once par tonne. Ce district comprend également la division 
minière d'Osoyoos dans laquelle se trouve située la mine Nickel Plate à 
Hedley, exploitée par la Hedley Gold Mining CoMpany. Dans le rapport 
de cette .  compagnie pour 1911, on trouve les détails intéressants qui suivent: 

Total des travaux de développement en pieds linéaires, en 1911, 1,315. 
Total du forage au diamant, 3,160 pieds. Tonnes de minerai traité, 57,815. 

Valeur des essais, $10,55 à 14,36 par tonne. Recettes, $679,616,47. Dé-
penses, $370,814.29. Profits, $300,802.18. . 

Le district minier de Nelson a été plutôt inactif et l'on peut dire qu'il 
passe par une période de réorganisation. Dans la plupart des cas, le minerai 
n'est pas traité et plusieurs des mines se contentent de le traiter aux mou-
lins d'estampage, produisant des lingots et des concentrations. D'autres l'ex-
pédient directement aux smelters. 

Il y a eu augmentation dans la production du district de la Côte. 

Yukon. 

La production du Yukon, en 1911, a été de $4,634,574, comparative-
ment à $4,570,362, en 1910, soit une augmentation de $64,212, ou de 
Dans ce total il 'faut inclure $54,574, produits des mines à filons dans ce 
district. Les statistiques de la production de l'or dans le district du Yukon, 
de .1898 à 190.6, ‚telles que données dans le tableau 11, sont basées princi-
palement sur les expéditions reçues à la Monnaie et * aux bureaux de recettes 
des Etats-Unis et mises au crédit du Yukon Canadien. Bien que l'on ait, 
retiré une royauté sur le rendement de l'or, il est certain' que des quantités 
considérables d'or ont été soustraites au paiement de cette royauté, surtout 
durant les années où la production était très élevée. 

Au cours des dernières six aimées, cependant, la production de P.e'Sr au 
Yukon, telle que vérifiée par le Ministère de l'Intérieur et sur laquelle une 
royauté de 2;1 % est imposée, s'est assez bien accordée avec les quantités rap-
portées aux bureaux des recettes des Etats-Unis, comme venant du Yukon 
panadien. Pour les frais de la. perception de cette royauté, on a assigné 
une valeur fixe de $15 par onee à l'or brut. Cependant la valeur réelle de 
l'or est un peu plus .élevée que ce taux. La valeur moyenne des gisements de-
puis un certain nombre d'années telle que déterminée à l'Assayerie des Etats-
Unis, a été d'environ $16,50 -  par once. A l'Assayerie Canadienne, à Van-
couver, C.A., l'on a reçu durant les 12 inois se terminant au 31 décembre 
1911, 2,073,61 onces du Yukon, estimées après déduction de tons frais à 
$34,994.39, accusant une valeur moyenne d'environ $16.88 par once. 

La production de l'or de placer brut, au Yukon, durant les derniers 
6 ans, telle que vérifiée 'par le Ministère de l'Intérieur et sur laquelle on a 
perçu une royauté de 2Wo  est donnée . par le tableau ci-dessous.- 
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Production de l'or brut dans le district du Yukon. 

Mois. 	1906. 	1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

Onces. 	Onces 	Onces. 	Onces. 	Onces. 	Onces. 
Janvier 	3,732 - 94 	7,308'95 	2,46400 	69 . 50 	16 . 68 	 
Février 	11,693 . 99 	213 . 00 	47 . 30 	115 . 33 	749 . 28 	435'66 
Mars  	10 . 30 	6680 	1665 	848• 39 	1938]. 	13 . 30 
Avril 	784 . 77 	20280 	947 . 00 	3 .  75 	0 • 50 	 
Mai  	64,060 . 66 	35,736 . 62 	6,851 . 96 	117 . 33 	43 . 83 	16,71916 
Juin 	• 	 57.578 . 27 	31,402 . 14 	51,53090 	62,254 . 92 	54,301 . 17 	38,49939 
Juillet 	49,012 . 36 	26,79350 	35,291 . 11 	52,126 . 43 	37,942 . 31 	42,783 . 38 
Août ......... ......  	54,947 . 07 	22,392 . 10 	37,930 . 99 	47,440 .  83 	47,673 . 06 	47,677 . 49 
Septembre 	53,48708 	33,11951 	39,654 . 27 	44,466 . 20 	57,695 . 65 	48,38363 
Octobre 	51,79953 	35,589 . 70 	37,028 98 	26,572 . 23 	51,888 • 18 	. 58,690 . 82 
Novembre 	131 • 81 	200 . 30 	1,989 . 39 	4,858 . 69 	21,40129 	11,097 . 51 
Décembre 	3,35283 	52 . 80 	5,49176 	892 . 75 	3,56375 	13,13063 

• 350,391 . 61 	193,078 • 22 	219,244 . 31 	239,766 . 35 275,472 . 51 277,43097 

En 1911, la production d'or des placers est estimée à $4,580,000, repré-
sentant 221,55. 7 onces de métal fin et 50,300 onces d'argent, évaluées à 
$26,812, qui est le prix moyen de l'argent fin pour l'année, portant l'éva-
luation totale dti rendement des placers du Yukon à $4,606,812. En 1910, 
la production des placers fut estimée à $4,550,000 représentant ,220,106 
onces d'or fin et 50,000 onces d'argent fin, évaluées à $26,743 et formant 
un total de $4 .;576,743. 

Les statistiques de la production .  annuelle de l'or dans ce district de-
puis '1885, sont données dans le tableau 11. 

OR-TABLEAU 11. 
Production annuelle au Yukon. 

	

Année 	Onces' (fin1). 	Valeur. 	Année 

	

Onces (fini). 	Valeur. _ 

	

\ civile. 	 civile. 
‘., 

$ 

	

$ 

1885 1 	 4,387 	100,000 	189e 	 774,000 	16,000,000 
1886 f  	 1900. 	 1,077,503 	22,275,000 
1887 	3,386 	70,000 	1901 	870,750 	18,000,000 
1888  	 1,935 	40,000 	1902.  	701,437 	14,500,000 
1889 	' 8,466 	175,000 	1903 	 592,594 	12,250,000 
1890 	8,466 	175,000 	1904 	 407,938 	10,500,000 
1891 	1,935 	4,0,000 	1905 	381,001 	7,876,000 
1892 	4,233 	87,500 	1906 	 270,900 	5,600,000 
1893 	 8,514 	176,000 	1907 	 152,381 	3,150,000 
1894 	 6,047 	125,000 	1908 	 174,150 	3,600,000 
1895 	 19 094 

-, 	
250,000 	1909 	 191,555 	3,960,000 

1896 	14,513 	300,000 	1910e 	221,091 	4,570,362 
1897 	120,937 	2,500,000 	1911. 	224,197 	.4,634,574 
1898 ......... ....... 	483,750 	10,000,000 

	

6,818,670 	140,954,436 

• Calculées d'après la  valeur: un dollar-0.048375 onces 
* Comprenant une faible production provenant des mines à filons 
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Depuis 1898, on a perçu en royauté une soinme de $3,889,907, sur la 
production de l'or dans ce district. Les sommes perçues annuellement ainsi 
que la production annuelle de l'or, telle que vérifiée par, le Ministère de 
l'Intérieur, sont données dans le tableau ci-dessous. Nous avons déjà men-
tionné la différence qui existe entre ces chiffres et ceux donnés dans le ta-
bleau 11, différence qui est probablement due à ces deux faits principaux : 

1 0 le fait d'avoir fixé à $15 l'once, la valeur de l'or, pour lès fins de 
perception de la royauté, quand la valeur réelle est de $1 à $2 plus élevée. 
.• 2° la probabilité que dans leS premières années où la royauté, fut éta-
blie, des quantités considérables de poussière d'or ont été expédiées des camps 
miniers sans avoir été enregistrées et ont été ainsi soustraites au paiement 
de cette royauté. 

Production de l'or au Yukon et royautés perçues. 

" 	 Montantssur 
Exercice financier. 	Production Exemption  Lesquels on a 	Royautés 

totale de l'or 	totale. 	perçu une 	payées. 
troyauté. 

$ 	 $ 	 $  

1898  	3,072,773 	339,845 	2,732,928 	273,292 
1899 	7,582,283 	1,699,657 	5,882,626 	588,262 
1900 	9,809,464 	2,501,744 	7,307,720 	730,771 
1901 	•  	9,162,082 	1,927,666 	7,236,522 	592,660 , 	 
1902   	9,566,340 	1,199,114 	8,367,225 	331,436 
1903   	12,113,015    	12,113,015 	302,893 
1904    10,790,663     10,790,663 	272,217 
1905.  	 8,222,054  	8,222,054 	206,760 
1906 	6,540,007   ., 6,540,007 	163,963 
1907 	3,304,791  	3,304,791 	82,622 
1908 	 2,820,162  	2,820,162 	70,505 
1909 	3,260,282  	3,260,282 	81,507 
1910 	3,594,251  	3,594,251 	89,844 
1911  	4,126,728  	4,126,728 	103,168 

,Extrait du rappoi t du Yukon et de la succursale des terres minières dd Ministèie 
de l'intérieur.. . 	 . . 



FER ET ACIER. 

REMARQUES PRELIMINAIRES. 

Il y a eu une demande qui est allée sans cesse croissante pour les pro-
duits du fer et de l'acier au Canada, au cours des quelques dernières années, 
accompagnée par une augmentation correspondante dans le rendement des 
aciéries canadiennes, bien que ce rendement ne fournisse probablement pas 
plus que 30% du tonnage du fer et de l'acier, qui sont employés ici. L'ac-
croissement dans la production s'est continué durant l'année 1911, nonobs-
les prix anormalement bas reçus pour les produits de fer en gueuse et de 
l'acier. Les manufacturiers, en général, font rapport que la demande est 
très forte, mais ils prétendent qu'ils ont dû se contenter de très faibles pro-
fits, afin de faire face aux prix cotés pour les produits importés. En même 
temps on est à faire de grands préparatifs afin d'augmenter le rendement 
et de fournir le marché local dans une plus grande proportion.. 

Les expéditions totales de minerai de fer, provenant des mines cana-
diennes, en 1911, ont été de 210,344 tonnes, quand les hauts fourneaux ont 
consommé 1,695,802 tonnes et les aciéries 42, 892 tonnes. •Les expéditions 
des mines de fer, en 1911, ont été les moins considérables qui aient été en-
registrées au cours des douze dernières années. La production de fer en 
gueuse a été de 917,535 petites tonnes et celle de l'acier en lingots et en 
fonte, 882,396 tonnes. 

Le taux de la production du minerai de fer n'a pratiquement accusé 
aucune augmentation durant les 12 dernières années, bien que la production 
actuelle du fer en gueuse soit presque 10 fois plus élevée que celle de 1900. 
De tout le minerai de fer employé dans les hauts-fourneaux canadiens, du-
rant l'année 1911, il n'y en avait qu'environ 6% qui fût d'origine indigène. 
De la quantité de coke employé, 52% était ou importé ou fabriqué avec du 
charbon importé, et 22% du flux calcaire employé, provenait de sources en 
rlehors du Canada. Dans chaque cas, la proportion de la matière première 
iMportée que l'on a employée, est plus élevée qu'en 1910. 

La production totale du minerai de fer au Canada, à la fin de l'année 
1910, n'a probablement pas dépassé 5,500,000 tonnes, tandis que la consom-
mation totale de minerai dans les hauts-fourneaux et les aciéries, depuis 
1886, a été d'au delà de 13,500,000 tonnes. Durant l'année 1911, le ton-. 
nage des minerais importés que l'on a employés, a été de 1,628,368 tonnes 
et provenait surtout de Terreneuve et de la rive sud du Lac Supérieur. 

L'assistance que le gouvernement fédéral a accordée aux industries du 
fer et de l'acier, sous forme de primes, a été discontinuée le 31 décembre 
1910, à l'exception de la prime sur l'acier en baguettes, qui a été continuée 
jusqu'au 30 juin 1911, et la prime sur le fer en gueuse et l'acier fabriqué 
dans les hauts-fourneaux électriques, qui reste en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 1912. 

Le tableau suivant donne un résumé des principales statistiques de la 
production du minerai de fer, du fer en gueuse et de l'acier, bien que l'on 
puisse trouver des renseignements plus détaillés dans les pages qui suivent. 
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Sommaire des statistiques concernant le fer et l'acier, 1908-1911. 

1908. 	1909. 	1910. 	• 	1911. 

	

Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 	Tonne's. 

Minerai de fer expédié  	238,082 	268,043 	259,418 	210,344 
Minerai de fer Canad. chargé aux hauts 

fourneaux en activité.. 	 209,266 	257,502 	171,191 	97,732 
Minerai de fer importé chargé aux hauts 

fourneaux en activité 	1,051,445 	1,235,000 	1,377,035 	1,628,368 
Minerai de fer chargé aux forges 	(a) 	(a) 	• 39,332 	42,892 
Fer en gueuse fabriqué 	630,835 	757,162 	800,797 	917,535 
Fer en gueuse exporté 	290 	5,063 	9,763 	5,870 
Fer en gueuse importé 	58,385 	• 148,338 	243,859 	208,487 
Consommation du fer en gueuse calculée 	688,910 	900,437 	1,034,893 	1,120,152 
Fer en gueuse employé dans les acieries 	(a) 	(a) 	690,913 	700,679 
Lingots d'acier et fonte fabriqués 	588,763 	754,719 	822,284 	882,3.96 
Rails d'acier fabriqués 	 267,192 	• 	377,642 	399,762 	399,760 
Coke Canadien employé dans les forges. 	. 	492,076 	412,016 	491,281 	543,933 
Coke importé employé dans les forges... 	325,670 	507,255 	476,838 	577,388 
Fer et acier importés 	 (b) 	1,079,000 	565,734 	915,425 	1,284,401 

• 
Nombre do hauts fourneaux complets en 

activité 	 No 	16 	16 	17 	18 
Nombre d'hommes empl..aux hauts 	 . 

fourneaux 	, 	1,380 	1,486 	- 	1,403 	1,778 
Gages payés aux hauts-fourneaux..... $ 	750,224 	• 879,429 	1,006,727 	1,097,354 
Valeur du fer en gueuse produit 	 $ 	8,111,194 	9,581,864 	11,245,622 	12,307,225 
Valeur des marchandises de fer et 

d'acier exportées 	(c) $ 	5,907,792 	7,172,413 	7,895,489 	9,907,281 
Valeur des marchandises de fer et 

d'acier importées 	 (d ) $ 	61,819,698 	40,393,431 	59,952,197 	85,319,541 

(a) lien collectés. 	• 

(b) Ces chiffres couvrent l'année fiscale se terminant le 31 mars et comprenant 
toutes les marchandises de fer et d'acier dont le poids est donné. Pour détails voir 

> tableau 20. 
(c) t'es chiffres couvrent l'année de calendrier. Pour détails voir tableau 19. 
(d) Ces chiffres couvrent l'année fiscale se terminant le 31 mars. Pour détails voir 

tableaux 21 et 22. 

MINERAI DE FER. 

Les expéditions totales de minerai de fer provenant des mines du Ca-
nada, en 1911, ont été de 210,344 tonnes, évaluées à $522,319, au point de 
l'expédition, comparativement à 259,418 tonnes évaluées à $574,362 en 1910, 
et 268,043  tonnes évaluées à $659,316 en 1909. De la production totale de 
1911, 137,399 tonnes sont classées comme de l'hématite et 72,945 tonnes 
comme de la magnétite. . • 

Ontario a fourni la plus grande proportion, puisque cette province a 
produit près de 85% de la production totale. Les .principales mines en ex-
ploitation, durant Tannée ont été: la Moose Mountain à Sellwood, -  à 30 
milles au nord de Sudbury; la Helen, au nord de Michipicoten et la Atiko-
kan, à 130 milles au nord de Port-Arthur. En outre. de ces mines, un ton-
nage- considérable de minerai a été sorti, rapporte-t-on, de la mine Wilbur, 
dans le comté de Lanark; mais aucune expédition n'a été faite. Les expé- 



1909. 1911. 1910. 

Tonnes. Valeur. 	Tonnes. 	Valeur. Tonnes. 	Valeur. 

$ 

Provinces. 

N.-Brunswick 	 
Nouvelle-Ecosse. 
Québec 	 
Ontario 	 

	

5.330 	11,910 	31,120 

	

18,134 	40,478 	22 

	

4,503 	8,252 	3,616 

	

231,445 	513,722 	175,586 

259,418 	574,362 	210,344 

69,464 
50 

6,479 
446,326 

522,319 

4.150 
263.893 

268,043 

5,508 
653,808 

659,316 

Nature 
du minerai. 

Magnétite 	 
Hématite.. ..... 
Limonite 	 

1910. 

Valeur. Par tonne. 

$ cts. 

	

289,870 	2 27 

	

281,090 	2 16 

	

3.402 	2 68 

574,362 	2 21 

1911. 

Valeur. Par tonne. 

cts. 

	

154,295 	2 12 

	

368,024 	2 68 

	

522,319 	2 48 

Petite ton. 

210,344 

72,945 
137,399 

Nil. 

l'otite ton. 

127,768 
130,380 

1,270 

259,418 

ditions totales de minerai, durant l'année, ont été de 175,586 tonnes, éva-
luées à $446,326, comparativement à des expéditions de 231,445 tonnes, éva-
luées à $513,722 en 1910. En Nouvelle-Ecosse, on a extrait 38,227 tonnes 
de minerai, des mines de -Torbrook, comté d'Annapolis, mais 6n n'en a ex-

pédié que 22 tonnes; les expéditions en 1910, ont été de 18,134 tonnes. Les 
seules mines exploitées au Nouveau-Brunswick sont celles de Austin Brook, 
près de Bathurst, d'où l'on a expédié 31,120 tonnes en 1911, contre 5,336 
tonnes en 1910. Le tonnage total du minerai extrait en 1911, a été de 96, 
034. Le minerai est une magnétite avec un mélange d'hématite et les expé-
ditions ont été faites des quais de la compagnie à New Castle. 

' Dans la province de Québec, des expéditions de magnétite titanifère, 
formant un total d'environ 3,616 tonnes, ont été faites de la rive nord du 
Saint-Laurent. 

La production par provinces, durant les trois dernières années, a été 
comme suit:- 

FER-TABLEAU 1. 
Production du minerai de fer par provinces, 1909-10-11, 

La production au cours des années 1910 et 1911, du minerai classé 
comme magnétite (comprenant les minerais de fer titanifères et quelques 
autres minerais avec un mélange d'hématite), d'hématite, (comprenant les 
minerais bruns), et de limonite, a été la suivante: 

FER-TABLEAU  2. 
Production classifiée du minerai de fer, 1910-11. 

Un rapport de la production par provinces, au cours des dernières an-
nées, est donné dans les tableaux 3 et 4. Antérieurement à 1886, il y a eu 
une production considérable de minerai dans Ontario, qui n'a pas été enre-
gistrée. 



2,500 

1786 	 
1887 	 ...... 
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	 
1896 	  
1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	 
1901 	  
1902 	 
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 	 
1908 	  
1909 	 
1910 	 
1911 	  

64,261 
76,330 
78,587 
84,181 
76,511 
68,979 

103,248 
125,602 
109,991 
102,797 
91,906 
50,705 
58,343 
74,617 

122,000 
313,646 
404,003 
264,294 
219,046 
291,097 
248,831 
312,856 
238,082 
268,043 
259,418 
210,344 

	

44,388  	16,032 

	

43,532 	13,404 	16,598 

	

42,611 	10,710 	16,894 

	

54.161 	14,533 	 

	

49,206 	22,305 	 

	

53,649 	14,380 	 

	

78.258 	22,690 	 

	

102,201 	22,076 	 

	

89,379 	19,492 	 

	

83,792 	17,783 	 

	

58,810 	17,630 	15,270 

	

23,400 	22,436 	2,770 

	

19,079 	17,873 	21,111 

	

28,000 	19,420 	25,126 

	

18,940 	19,000 	82,950 

	

18,619 	15,489 	272,538 

	

16,172 	18,524 	359,288 

	

40,335 	12,035 	209,634 

	

61,293 	16,152 	141,601 

	

84,952 	12,681 	193,464 

	

97,820 	9,933 	141,078 

	

89,839 	12,748 	207,769 

	

11,802 	10,103 	216,177 

	

4,150 	263,893 

	

18,134 	4,503 	231,445 

	

22 	3,616 	175,586 

Nouveau 
Brunswick. 

Tonnes. 

Nouvel le 
 Ecosse. 	
Québec. 	Ontario. 

Tonnes. Tonnes. 	Tonnes. 

Année 
civile.  

Colombie 
Anglaise. Total.  

Tonnes. Tonnes. 

3,941 
2,796 
8,372 

15,487 

950 
2,300 
1,325 
1,120 
1,222 

196 
2,099 

280 
2,071 
1,110 
7,000 

10,019 
2,290 

5,336 
31,120 

Année civile.  Année civile. Tonnes. Tonnes. - 

1876 	  
1877 	• 
1878 	  
1879 	 
1880 	  

	

15,274 	1881 

	

16,879 	1882 
36,600 1883 

	

29,889 	1884 

	

51,193 	1885 

39,843 
42,135 
52,410 • 
54,885 
48,129 
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FER-TABLEAU 3. 
Production du minerai de fer par provinces, 1886-1911. 

FER-TABLEAU 4. 
Production du minerai de fer en Nouvelle-Ecosse, 1876-1885 ,  

Nous dônnons ci-dessous une liste des principaux producteurs de mi-
nerai de fer au Canada :- 

Canada Iron Corporation Limited, Mark Fisher Bldg., Montréal, Q. 
E. H. Duval, Lévis, Qué. (Guay B. de P.). 

• H. C. Bosse, 92 rue St-Pierre, Québec, Qué. 
Joseph Bouchard, Baie St-Paul, Qué. 
Loughborough Mining Co., Schenectady, N.Y. 
The Canadian Iron Ore Co., 1231 rue St-Valier, Québec, Qué. « 
Exploration :Syndicate of Ontario, Limited, Wilbur, Ont. 
The Lake Superior Power Company, Port Arthur, Ont. 
Attikokan Iron Company, .Port Arthur, Ont. 
Moose Mountain, Limited, Sellwood, Ont. 



Tonnes. Valeur. 
Année 
d vile. 

Valeur. Tonnes. Année 
civile. 

	

1893 	 

	

1894 	 

	

1895 	 

	

1896 	 

	

1897 	 

	

1898 	 

	

1899 	 

	

1900 	 

	

1901. 	 

	

1902 	 

2,419 

1,571 
1,033 

403 
182 

4,145 
5,527 

306.199 
428,901 

7,590 
21,294 
3,909 
1,911 

811 
278 

9,538 
13,511 

762,283 
1,065,019 

1903* 	  
1904* 	 
1905* 	  
1906 	 
1907 	  
1908 	 
1909 	 
1910 	  
1911 	  

	

368,233 	922,571 

	

168,828 	401,738 

	

168,289 	407,881 

	

74,778 	149,177 

	

25,901 	45,907 
(a) 

	

21,956 	61,954 

	

114,499 	324,186 

	

37,686 	133,411 
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Dominion Bessemer Ore Company, Limited, 472 Bullitt Bldg., 
Philadelphia, Pa. 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS. . 

. 	Durant l'année 1911, les forges canadiennes ont employé 1,628,368 ton- 
nes de minerais de fer importés, comparativement à 1,377,035 tonnes en 1910. 
Des quantités de minerais de fer allant toujours en augmentant ont été im-
portées depuis 1896; la quantité totale des minerais de fer importés au cours 
de ces 16 années s'élève à 10,526,489 tonnes. 

Durant l'année 1911, les forges canadiennes ont employé 1,628,368 
tonnes de minerais de fer importés, comparativement à 1,377,035 tonnes en 
1910. Des quantités de minerais de fer allant toujours en augmentant ont . 

 été importées depuis 1896 ; la quantité totale des minerais de fer importés .au cours de ces 16 années s'élève à 10,526,489 tonnes. ' 
Selon les rapports du Commeice et de la Navigation des Etats-Unis, 

il a été exporté au 'Canada, durant les 12 mois se terminant au 30 juin 
1911, 826,071 tonnes (de 2,000 livres) de minerai de fer, évaluées à $2,496, 
246 et dans le cours de l'année précédente 609,617 tonnes (de 2,000 livres) 
évaluées à $1,636,917. 

Les expéditions de Terreneuve au Canada, durant l'année du calendrier 
1911, ont été de 737,261 tonnes, comparativement à 808,762 tonnes, dans le 
cours de l'année 1910. 

Durant l'année 1911, il a été exporté environ 37,686 tonnes de minerai 
de fer, évaluées à $133,411, comparativement à des exportations de 114,499 
tonnes, évaluées à $324,186 en 1910. 

Les minerais exportés en 1911, furent principalement ceux ee Bathurst, 
N.B., Moose Mountain, Ont., et les minerais de fer titanifère de la province 
de Québec. . 

Les statistiques annuelles des exportations sont données dans les ta-
bleaux suivants :-7 --, 1116‘  

_ .-- 	 - FER.-TABLEAU 5. 
Exportations de minerai de fer pour les années civiles 1893 -1911. 	

. 

* Les chiffres d'exportation pour les 5 ans indiqués, sont incorrects, à cause d'une 
duplication des entrées. 

(A) Les chiffres du rapport du Commerce pour cette année-là comprennent les pro-
duits ferreux et ils sont en conséquence omis. 



Exercice financier. Tonnes. Exercice financier. l'on mes.  Valeur. 

1879 	 
1880 	 
1881 	 
1882 	 
1883 	 
1884 	 
1885 	 
1886 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 

	

3,562 	7,530 

	

30,524 	76,474 

	

44,677 	114,850 

	

43,835 	135,463 

	

44,914 	138,775 

	

25,308 	66,549 

	

54,367 	132,074 

	

7,542 	23,039 

	

23,345 	71,934 

	

13,544 	39,945 

	

24,752 	60,289 

	

13,811 	31,376 

	

14,048 	32,582 

	

7,707 	36,935 

	

7,811 	26,114 

	

1,859 	9,026 

	

2,315 	5,743 

1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901* 	 
1902* 

• 1903* 	 
1904* 	 
1905* 	 
1906* 	 
1907f 	 
1908 ......... 	. 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

14 
1,320 

360 
1,849 
4,327 

58,401 
525,983 
293,510 
233,850 
224,908 
148,040 

34,191 
26,310 
3,933 

31,535 
104,807 

35 
2,492 

402 
4,968 
7,689 

150,657 
1,303,901 

733,230 . 
 579,883 

540,909 
345,540 

65,367 
46,686 
71,663 
80,540 

304,718 

Petites 
tonnes. Valeur. Année finissant 

le 30 juin. 
Valeur. Année finissant 

le 30 juin. 
Petites . 
tonnes. 

1893 	  
1894 	  
1895 	  
1896 	  
1397 	  
1898 	  
1899 ............ 	 
1900 	  
1901 	  
1909  

7,706 
301 

2,681 
39 

2,535 
1,313 
2,585 
4,477 

34,453 
309,527 

17,186 
756 

10,114 
142 

5,243 
2,904 
5,120 
5,550 

70,159 
685,540 

	

144,725 	320,263 
26,99.5_ 283,765 

120,241 '''s2445,623 

	

113,809 	220', 

	

34,731 	52, 

	

32,124 	55 

	

3,490 	12,0 

	

36,070 	97,45 

	

117,393 	264,452 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1903 
1909 
1910 
1911 
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FER-TABLEAU G. 

Exportations de minerai de fer pour les années fiscales, 1879-1911. 

• Voir la note au bas du tableau 5. 
t Neuf mois se terminant au 31 mars 1907. 

-FriR.-PABLEAU 7. 

Importations de minerai de fer du Canada aux Etats-Unis 1893-1911. (*) 

(*) Compilés d'après les rapports du commerce étranger et de la navigation des 
Etats- Unis. 	• 

FER EN GUEUSE ET ACIER. 

Une augmentation de 14,0% est indiquée dans la production du fer en 
gueuse au Canada en 1911 sur la production de 1910, comparativement à. 
une augmentation de 5,5% en 1910 sur celle de 1909. A la fin de l'année, 
le 'Canada avait 18 hauts fourneaux de complétés et deux en construction, 
groupés en 10 usines séparées et exploitées par 8 compagnies ou corpora-
tions distinctes. 
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La production, totale en 1911 a été de 917,535 petites tonnes, (819,228 
grosses tonnes) évaluées approximativement à $12,307,125, comparativement 
à 800,797 petites tonnes, (714,998 grosses tonnes) évaluées à $11,245,622 
en 1910 et 757,162 petites tonnes, (676,038 grosses tonnes) évaluées à 
$9,581,864, en 1909. Le haut foùrneau'de Londonderry n'a pas été en opé-
ration au cours des trois dernières années. Ces chiffres ne comprennent 
pas le rendement des fours électriques où l'on fabrique les ferro-produits, 
qui sont situés à Welland et au Sault Sainte-Marie, Ont., et à Buckingham, 
Qué. De la ferro-silice, du ferro-titane et du fer en gueuse par le procédé 
électrique, ont été fabriqués à Welland et du ferro- phosphore à Bucking-
ham, durant l'année 1911; mais l'usine du Sault Sainte-Marie n'a pas été 
en opération durant cette année-là. 

Du rendement total de fer en gueuse, en 1911, 20,759 tonnes, évaluées 
à $365,832 ou $17.62 par petite tonne, furent fabriquées avec du charbon 
de bois comme combustible et 896,776 tonnes, évaluées à $12,041,393, ou 
.$13.43 par tonne avec du coke. La quantité de fer fondu au charbon de 
bois, en 1910, a été de 17,164 tonnes, et en 1909, 17,003 tonnes, tandis que 
la quantité fondue au coke a été de 783,633 tonnes, en 1910, et de 740,159 
tonnes en 1909. 
• La classification de la production du fer fondu au coke en 1911, selon 
les fins auxquelles on le destinait, a été comme suit: Bessemer, 208,626 
tonnes i basique, 464,221 tonnes; fonderie (comprenant diverses autres sortes) 
223,929 tonnes. 

La classification de la production, en 1910, a été: Bsesemer, 219,491 
tonnes; basique, 425,400 tonnes; fonderie, 138,742 tonnes. 

La production totale du fer en gueuse, en 1911 et 1910 est donnée par 
provinces, dans le tableau ci-dessous, où se trouve également indiquée la 
valeur moyenne par tonne. Dans le cas de la Nouvelle-Ecosse, une forte 
proportion de fer en gueuse est dirctement convertie en acier et comme une 
très faible proportion du métal est vendue comme du fer en gueuse, il est 

. quelque peu difficile d'estimer d'une façon satisfaisante le rendement. Pour 
les fins de la statistique, on a évalué cette production à $12 par petite tonne. 

« La production de Québec se compose entièrement de fer fondu au char-
bon de bois qui, depuis de nombreuses .  années, commande un haut prix. 

FER.—TABLEAU S. 

Production de fer en gueuse par provinces, 1910-1911. 

	

1910. 	 1911. 	 Pourcentage 
de Paugmen- 

• tation ou de 
Provinces.  	la diminu- 

	

Valeur 	 Valeur 	tical quant à 

	

Tonnes. 	Valeur. 	 Tonnes. 	Valeur. par tonne 	 par tonne la quantité. 

$ 	$ 	cts. 	 $ 	$ 	cts 	0/. 

Nouv.EcosFe 	350,287 	4,203,444 	12 00 	390,242 	4,682,904 	12 00 	+ 11 4 
Québec 	3,237 	85,255 	26 34 	658 	17,282 	26 24 	— 79.7 
Ontario 	447,273 	6,956,923 	15 55 	526,635 	7,605,939 	14 44 	+ 17.7 

Total 	800,797 	11,245,622 	14 04 	917,535 	12,307,125 	13 41 	+ 14.6 



76 

Un record de la production par provinces depuis 1887, est donné dans 
le tableau 9. Il est à remarquer que tandis que la production dans la Non-
velle-Ecosse, est restée assez constante durant les cinq dernières années, la 
production d'Ontario s'est accrue de 275,558 tonnes en 1906, à 526,635 
tonnes en 1911. 

Les proportions attribuables aux différentes provinces sur le total, en 
1911, ont été: Nouvelle-Ecosse 42,5%; Ontario 57,4% et Québec moins de 
1/10 de 1%. 

FER-TABLEAU 9. 

Production annuelle du fer en gueuse par provinces, 1887-1911. 

Nouvelle-Ecosee. 	Ontario. 	Québec.. 	 Total 

Année 	  

Tonnes 	Valeur 	Tonnes 	Valeur 	Tonnes 	Valeur 	Tonnes 	Valeur 

$ 	 $ 	 $ 	 $ 
1887 	19,320 	250,000 	5,507 	116,192 	24,927 	366,192 
1888 	17,556 	211,403 	........ ... 	........ ...... 	4,243 	101,832 	21,799 	313,235 
1889 	21,289 	383,202  	4,632 	116,670 	25,921 	499,872 
1890  	18,882 	262,608  	 3,390 	69,080 	21,772 	331,688 
1891 	21,353 	309,527 	2,538 	59,374 	23,891 	337,901 
1892 	49,049 	583,556  	2,394 	53,865 	42,443 	673,421 
1893 	46,472 	553,408  	9,475 	236,875 	55,947 	790,283 
1894 	41,344 	449,533 	.......... 	.............. 	8,623 	196,914 	49,967 	646,447 
1895 	35,192 	417,083 	.  	7,262 	169,653 	42,454 	586,736 
1896 	32,351 	400,829 	28,302 	368,942 	6,615 	154,358 	67,268 	924,129 
1897 	22,500 	230,000 	26,115 	291,466 	9,392 	217,235 	58,007 	738,701 
1898 	21,627 	221,677 	48,253 	530,789 	7,135 	159,929 	77,015 	912,395 
1899 	31,100 	404,300 	64,749 	808,157 	7,094 	164,849 	102,943 	1,377,306 
1900 	28,133 	421,995 	62,387 	938,725 	6,055 	190,978 	96,575 	1,501,698 
1901 	151,130 	1,764,017 	116,371 	1,599,413 	6,875 	149 493 	274,376 	3,512,923 
1902 	237,244 	2,477,767 	112.688 	1,584,273 	7,970 	181,501 	357,902 	4,293,541 
1903 	201,246 	2,186,273 	87.004 	1,395,964 	9,635 	210,973 	297,885 	3,742,710 
1904 	164,988 	1,700,130 	127,845 	1,746,126 	11,121 	241,729 	303,454 	3,687,985 
1905 	261,014 	2,440,722 	256,704 	3,868,197 	7,588 	166,267 	525,306 	6,475,186 
1906 	315,008 	3,439,217 	275,558 	4,338,275 	7,845 	177,644 	598,411 	7,955,136 
1907 	366,456 	4,211,913 	275,459 	4,581,309 	10,047 	232,009 	651,962 	9,125,226 
1908 	352,642 	3,554.540 	271,484 	4,385,271 	6,709 	171,383 	630,835 	8,111,194 
1909 	345,380 	3,953,800 	407,012 	6,002,441 	4,770 	125,623 	757,162 	9,581,864 
1910 	350,287 	4,203,444 	447,273 	6,956,923 	3,237 	85,255 	800,797 11,245,622 
1911 	390,242 	4,682,904 	526,635 	7,606,939 	658 	17,282 	917,535 12,307,125 

Prix.-Le prix moyen du fer en gueuse indigène, à Toronto, a varié 
au cours des premiers 5 mois de l'année 1911, de $19 à $20 par grosse 
tonne et durant la balance de l'année, de $19 à $19.50. 

Un record des prix moyens mensuels par grosse tonne de fer en gueuse 
Bessemer et de la fonte d'affinage grise de Pittsburg, est donné dans le 
tableau suivant:- 



1906. 1909. 11910. 1908. 1901. 1911. 1905. 1903. 1902. 1907. 

cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 

18 35 
18 35 
18 28 
18 19 
18 10 
18 23 
18 41 
19 00 
19 54 
20 35 
22 85 
23 75 

15 90 
15 90 
15 90 
15 90 

' 15 90 
15 90 
15 90 
15 90 
15 90 
15 44 
15 00 
15 03 

22 15 
21 45 
21 85 
21 28 
20 01 
19 72 
18 89 
18 35 
17 22 
16 05 
15 18 
14 40 

19 00 
17 90 
17 86 
17 49 
16 93 
16 90 
16 83 
16 23 
15 90 
15 71 
16 59 
17 40 

16 85 
16 41 
16 35 
16 35 
16 16 
16 65 
14 85 
15 20 
15 91 
16 54 
17 85 
18 35 

13 91 
13 66 
14 25 
14 18 
13 60 
12 81 
12 40 
12 81 
12 63 
13 10 
14 85 
16 65 

16 70 
16 93 
17 37 
18 75 
20 75 
21 56 
21 60 
21 62 
21 75 
21 75 
21 68 
21 75 

Janvier 	..... 
Février 	 
Mars 	  
Avril 	  
Mai 	  
Juin 	 
Juillet 	  
Août 	  
Septembre 	 
Octobre ...... 	 
Novembre 	 
Décembre 	 

23 15 
22 85 
22 85 
23 35 
24 01 
24 27 
23 55 
22 90 
22 90 
22 00 
20 65 
19 34 

$ cts. $ cts. 

17 34 19 90 
16 78 19 34 
16 25 18 60 
15 78 18 27 
15 84 17.62 
16 05 16 60 
16 46 16 40 
17 03 16 09 
18 05 15 90 
19 53 15 90 
19 90 15 82 
19 90 15 90 

1910. 1911. 

Canadien 
et 

importé.  

Canadien 
et 

importé. 
Quantité. Valeur Quantité. Valeur. 

Minerai de fer canadien 
et cendres de moulin.Tonnes 
Min. de fer importé 	 " 
Coke canadien ..... 	" 
Coke importé 	 
Charbon de bois 	 1tois. 
Calcaire canadien.....Tonnes' 
Calcaire importé 	 i‘ 

171,191 
1,377,035 

491,281 
476,838 

1,615,919 
464,584 
104,771 

564,838 
3,668,409 
1,596,664 
2,263,917, 

159,662' 
360,756 
85,636, 

97,732 
1,628,368 

543,938 
577,388 

1,960,459 
492,737 
132,479 

583,105 
3,358,413 
1,767,782 
2,399,820 

178,274 
303,301 
130,221 

11 
89 j 
51 1 
49 f 

18 j 

946  } 
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Fer en gueuse Bessemer à Pittsburg, par grosse tonne (2,240 livres). 

Fonte d'affinage grise à Pittsburg, par grosse tonne (2,240 livres). 

1902. 	1903. 	1904. 	1905. 	1906. 	1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

Sets 	$ cts. 	$cts 	$ cts. 	$ cts. 	$ cts. 	$ cts. 	$cts. 	$ cts. 	$ cts. 
Janvier 	16 00 20 50 12 81 	16 11 	17 30 22 58 17 00 15 40 	17 40 	14 09 
Février 	16 37 20 50 12 75 15 99 17 29 22 20 15 99 15 09 	17 02 14 27 
Mars 	17 44 20 87 	13 17 16 00 16 91 	21 76 15 90 14 65 	16 15 	14 40 
Avril 	18 56 20 45 13 09 	15 77 	16 66 21 72 	15 45 14 40 16 09 	14 40 
Mai 	19 75 19 87 	12 62 15 57 16 49 22 88 14 90 14 -40 15 90 	14 27 
Juin 	20 06 18 87 12 27 15 18 16 35 23 15 14 90 14 77 15 20  1400 
Juillet 	21 00 	17 90 11 92 14 55 16 41 	22 96 14 90 14 85 	14 52 	13 90 
Août 	  20 69 16 04  11 89  14 36 	17 75 21 90 14 71 	15 21 	14 30 	13 90 
Septembre 	20 81 	15 25 11 75 14 72 18 35 	21 15 	14 46 16 15 	14 15 	13 84 
Octobre 	21 60 14 20 12 30 15 66 19 47 20 40 14 40 17 02 14 15 	13 65 
Novembre 	21 06 13 00 14 2" 	16 58 22 45 19 17 14 90 17 27 14 09 13 47 
Décembre 	20 55 12 80 15 85 16 97 22 85 18 40 15 25 17 40 13 90 13 40  

Les quantités de minerai de fer, de coke, de charbon de bois, de cal- • 
caire, etc., consumées dans les hauts fourneaux, en 1910 et en 1911, .sont 
données ci-dessous : 

FBR.—TABLEAU 10. 

Minerai, combustible et fondant chargés aux hauts fourneaux, durant les 
années 1910-1911. 

* Comprenant le coke fabriqué avec de la houille importée. 
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Avant 1896, le fer en gueuse était fabriqué entièrement avec des mine-
rais canadiens. Depuis cette date /  cependant, on a employé des quantités 
de minerai importé, qui sont toujours allées en croissant, de même que des 
combustibles et des fondants importés, et en 1911 environ 94% du minerai 
chargé aux hauts fourneaux, 52% du coke et 22% du calcaire ont été im-
portés. Cet état de choses est dû en grande partie à des questions de coût 
et de transport affectant chaque haut fourneau. Les minerais de fer de 
Terreneuve peuvent être amenés à bon marché et commodément à Sydney, 
N. E. De fait, l'industrie du fer ici a été établie en prenant comme base 
l'emploi de ces minerais et l'approvisionnement du charbon local. Dans 
l'Ontario également, on se sert de grandes quantités de minerais importés. 
En 1911;  on a employé dans l'Ontario 849,086 tonnes de minerais importés, 
et 85,678 tonnes de minerais canadiens; les minerais importés provenaient 
des gisements du Michigan et du Minnesota. Donc, dans le cours de l'an-
née 1911, environ 91% du minerai employé dans 'cette province, a été im-
porté, comparativement à 83% en 1910 et environ '71% en 1909. On a 
également presque tout importé le combustible employé dans l'Ontario, de 
même qu'une bonne partie du flux calcaire. 

FER-TABLEAU 11. 
Minerai de fer, combustible et fondant chargés aux hauts fourneaux, 

depuis 1887. 

	

Minerai de fer chargé. 	Combustible chargé. 

Année  civile 	* Coke 

	

Canadien . 	Importé. 	Charbon 	provenant 	Coke 

	

de bois. 	le charbon 	importé. 
canadien.  

	

Tonnes. 	Tonnes. 	Boisseaux. 	Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 
1887 ..• •••• 	...... : .. 	60,434 	......... ...... 	940,400 	33,581   ...... 	17,171 
1888 	54,956 	.. 	804,286 	30,228 	...... ....... 	16,857 
1889 .  	65,670  	755,800 	36,333 	... ......... ... 	22,122 
1890 	57,304  	589,860 	34,073  	18,478 
1891 •  	60,933  	441,812 	32,796  	11,377 
1892  	96,948 	...  	1,121,365 	52,622 	...... ......... 	22,967 
1893  	124,053  	1,302,720 	65,339  	27,797 
1894 	 108,871 	...... 	....... 	1,173,970 	60,026 	...... ........ 	35,101 
1895 ' 	93,208 	...... 

	
. . . 	. 	789,561 	51,629  	31,585 

1896 	96,560 	46,3 .-  

	

00 	756,600 	50,067 	33,990 	37,462 
1897  	53,658 	55,722 	1,031,800 	35,800 	27,810 	31,27e, 
1898 	....  	57,881 	77,107 	836,400 	31,952 	50,407 	33,913 
1899 	66,384 	120,650 	1,928,025 	44,844 	64,648 	51,826 
1900 	71,341 	112,042 	1,799,737 	45,021 	59,345 	.52,966 
1901 . 	156,613 	361,010 	1,835,736 	207,835 	1 15,367 	169,399 
1902 	125,664 	559,381 	2,196,623 	362,208 	112,314 	293,594 
1903  	 82 ,035 	485,911 	2,322,030 	350,190 	96,540 	• 	277,452 
1904  	180,932 	454,671 	3,477,470 	257,182 	130,210 	211,278 
1905 	 116,974 	861,847 	4,404,394 	365,897 	243,882 	369,715 
1906  	221,733 	982,740 	2,168,476 	462,672 	304,676 	456,036 
1907  	244,101 	1,117,260 	1,682,085 	521,068 	327,082 	488,462 
1908 	209,266 	1,051,445 	1,121,990 	992,076 	325,670 	483,065 
1909  	257,502 	1,235,000 	1,779,258 	412,016 	507,255 	526,076 
1910  	171,191 	1,377,035 	1,615,919 	491,281 	476,838 	569,355 
1911  	97,732 	' 1,628,368 	1,960,459 	543,933 	577,388 	625,216 

* Comprend pour les 10 premières a litées une  fiibte  quantité de charbon. 

Des 18 hauts fourneaux complétés, 15 ont été en activité en 1911, pour 
des périodes de temps variables. Les compagnies qui les ont exploités, avec 
le nombre et la capacité des hauts fourneaux, sont les suivantes:- 

La Dominion Iron and Steel ,Company, Sydney, C.B., quatre hauts four-
neaux complets, d'une capacité, chaéun, de 280 tonnes par jour ; a été 
en opération pendant toute l'année 1911, un autre durant 305 .  jours, le 
troisième durant 272 jours et le quatrième durant 244 jours. 
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La Nova Scotia Steel and Coal Company, Limited, New Glasgow, N.E., 
un haut fourneau à Sydney Mines, C.B., d'une capacité de 200 tonnes, en 
opération durant 360 jours. 

La Londonderry Iron and Mining Company, Limited, Londonderry, 
N.S., un haut fourneau d'une capacité de 200 tonnes arrêté d'un bout de 
l'année à l'autre. 

La Canada Iron Corporation Limited, Montréal, Qué., deux petits hauts 
fourneaux d'une capacité de 7 ou 8 tonnes, installés à Drummondville, Qué., 
dont l'un a été en opération 106 jours ; un haut fourneau d'une capacité de 
25 tonnes par jour situé à liadnor Forges, Qué., arrêté durant toute l'année; 
deux autres hauts fourneaux d'une capacité de 125 et de 250 tonnes, à Mid-
land, Ont., qui ont été en opération durant 365 jours. 

La Standard Chemical Iron and Lumber Company of Canada, Limited, 
Deseronto, Ont.: un haut fourneau d'une capacité de 65 tonnes par jour, 
a été 'en opération 11 mois, durant l'année 1911. 

The Steel Company of Canada, Limited, Hamilton, Ont.: deux hauts 
fourneaux

' 
 l'un d'une capacité de 200 tonnes a été en opération durant 308 

jours en 1911, et l'autre d'une capacité de 300 tonnes a été en opération 327 
jours. 

La Algoma Steel 'Company Limited, Sault ,Sainte-Marie, Ont.: trois 
hauts fourneaux à Steelton, près du Sault Sainte-Marie, dont deux d'une 
capacité de 250 tonnes chacun, ont été en opération durant 310 et 357 jours, 
respectivement et un autre d'une capacité de 450 tonnes a été en opération 
pendant 261 jours. 

The Atikokan Iron Company, Limited, Port Arthur, Ont.: un haut 
fourneau d'une capacité de 100 tonnes, en opération durant 228 jours, dans 
le' cours de l'année 1911. 

La capacité totale quotidienne des 18 hauts fourneaux est donc d'en-
viron 3,580 tonnes.. 

Le nombre moyen des ouvriers employés aux hauts fourneaux en ex-
ploitation, en 1911, a été de 1778, et le' montanttotal des gages payés a été 
estimé à $1,097,354. Des 18 hauts fourneaux complets, 12 étaient en acti-
vité et 6 arrêtés le 31 décembre 1911. 

Quant aux nouveaux hauts fourneaux' en voie de construction ou pro-
,;.;tés, la Dominion Iron and Steel Company, a éprouvé un retard considé-
rable dans l'achèvement de son cinquième haut fourneau, dont la construc-
tion a été commencée depuis déjà un certain temps. On s'attend, cepen-
dant, à ce qu'il soit bientôt terminé. On a également commencé les travaux 
pour l'érection d'un sixième haut fourneau. Cette compagnie • a également 
fait construire des moulins pour fabriquer le fil de fer et elle a commencé 
à fabriquer des clous. 
• 	The Steel 'Company of Canada, Limited, a commencé la construction 
à Hamilton, d'un laminoir, dégrossisseur ; d'un laminoir pour fabriquer le fer 
en barre, baguette, etc., ainsi que de deux autres fourneaux à foyer ouvert 
d'une capacité de 50 tonnes. 

The Lake iSuperior Corporation, a complété son nouveau haut fourneau 
en activité No 3, dans le cours de l'année. Ses nouveaux fours à coke et 
ses moulins à fer marchand ont également été en pleine opération. Un 
sixième fourneau à foyer ouvert est en marche et l'on est à y installer des 
appareils à mélanger. 

EXPORTATIONS ET IMPOBT'ATIONS DU FER EN GUEUSE. 

Il y a eu comparativement fort peu de fer en gueuse d'exporté du Ca-
nada. Durant Tannée 1911, les exportations ont été de 5,870 tonnes, éva- 
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luées à $271,968, soit une valeur moyenne par tonne de $40.33, comparati-
vement ,à des exportations de 9,763 tonnes évaluées à $296,310, soit un prix 
moyen de $30.35 par tonne, en 1910. 

Les exportations durant l'année 1909, ont été de 5,063 tonnes évaluées 
à $186,778 ou un prix moyen de $36.89; durant l'année -  1908, elles ont été 
dé 290 tonnes, évaluées à $10,614, .ou un prix moyen de $42,25 par tonne. 
Ces exportations ont consisté probablement, surtout en ferro-silice et en fer 
en gueuse fabriqué au charbon de bois d'une excellente qualité. 

Des quantités considérables de fer en gueuse sént annuellement impor-
tées •au Canada. Durant l'année civile 1911, les importations ont été de 
208,487 tonnes, évaluées à $2,610,989, soit à un prix moyen de $12,52 par 
tonne, contre 243,859 tonnes, évaluées à $3,364,847 importées en 1910. Il 
n'y a pas eu de fer en gueuse fabriqué • au charbon de bois, d'importé en • 
1911. Les importations de 1910, comprenaient 227,753 tonnes de fer en 
gueuse, évaluées à $3,122,695, soit un prix moyen de $13.71 par tonne, et 
16,106 tonnes de fer en gueuse au charbon de bois, évaluées à $242,142 ou 
un prix moyen de. $15,03 par tonne. 

Les importations annuelles de ces deux classes de fer en gueuse, depuis 
1880, sont données dans le tableau No 12 ci-dessous ; les statistiques qui y 
sont données sont pour l'année fiscale. 

FEIL-TABLEAU  12. 
Importations annuelles de fer en gueuse depuis 1880. 

FER EN GUEUSE AU 

	

FER EN GUEUSE. 	 TOTAL. CHARBON DE BOIS. 
Exercice financier. 

	

Tonnas. 	Valeur. 	Tonnes. 	Valeur. 	Tonnes 	Valeur. 

	

$ 	 $ 	 S 
1880 année finis. le 30 juin... (a) 23,159 	371,956 	 23,159 	371,956 

- 1881 	" 	- 	. 	. 	... ,a) 43,630 	715,997 	 43,630 	715,997  
1882 	" 	. 	 ... 	56,594 	811,221 	6,837 	211,791 	63,431 	1,023,012 
1883 	" 	1, 	 ... 	75,295 1,085,755 	2,198 	58,994 	77,493 	1,149,749 
.1884 	" 	 " 	... 	49,291 	653,708 	2,893 	66,602 	52,184 	723,010 
1885 	" 	 ..... 	42,279 	545,426 	1,119 	27,333 	43,398 	572,759  
1886 	" 	 " 	... 	42,463 	528,483 	3,185 	60,086 	45,648 	588,569  
1887 	0  	... 	46,295 	554,388 	3,919 	77,420 	50,214 	631 ,808  
1888 	" 	.‘ 	" 	... (b) 48,973 	648,012  	48,973 	648,012 
1889 	" 	" 	1 	... (b) 72,115 	869,752  	72,115 	869,752 
1890 	" 	" 	" 	... (b) 87,613 1,148,078 	 87,613 	1,148,078 
1891 	" 	 . 	... (b) 81,317 1,085,929  	81,317 	1085  ,929  
1892 	" 	" 	• " 	... (b) 68,918 	886,985  	 68,918 	'886,985 
1893 	" 	 ... 	56,849 	682,209 	5,949 	84,358 	62,793 	786,567 
1894 	" 	" 	" 	.- 	42,376 	483,787 	2,906 	34,968 	45,282 	518,755 
1895 	" 	, 	" 	44 	

... 	 31,637 	341,259 	2,780 	31,171 	34,417 	372,430 
1896 	" 	" 	" 	••• 	36,131 	394,591 	917 	11,726 	37,048 	406,317  
1897 	" 	" 	14 	

, 25,766 	291,788 	2,936 	35,373 	28,702 	327,161 
1898 	" 	" 	• d 	... 	-37;1-86 _382,103 	2,250 	23,533 	39,436 	405,636  
1899 	" 	 ... 	44,261 	452,911 	1,935 	19,123 	96,216 	472,034 
1900 	" 	" 	 - • 	49,767 	811,490 	1,816 	38,736 	51,583 	850,226 
1901 	'1 	46 	 64 	

... 	 35,293 	-548,033 	490 	7,121 	35,783 	555,154  
1902 	" 	‘‘ 	" 	... 	39,978 	585,077 	38 	726 	40,016 	585,803  
1903 	" 	 ... 	91,730 1,338,574 	882 	16,352 	92,612 	1,354,926 
1904 	" 	" 	66

... 	 62,515 	894,728 .......... .... ....... ...... 	62,515 	894,728 
1905 	' 1 	" 	" 	... 	71,005 	857,879  	71,005 	857,879  
1906 	" 	" 	64 	

... 	 96,797 1,401,047 	 06,707 	1,401,047 
1907, neuf mois finissant au 

	

31 mars 	150,127 2,280,860 	30 	675 	150,157 2,281,535 
1908, année se terminant le 

	

21 mars 	210,053 3,448,125 	2,237 	45,475 	212,290 3 ,493 ,6_9,2 
1909 	0 	cd. 	" 	... 	57,669 	857,357 	922 	16,575 	58,591 	873,u" 
1910 	" 	 " 	

Ce 	
... 	 153,910 2,118,445 	" 	596 	8,690 	159,506 	2,127,135 

191.1 	- 	
C d 

	

- 	 ... 	254,284 3,376,843 	15,818 	237,088 	270,102 	3,613,931  
(a) comprend fer en gueuse de toutes sortes. 
(b) ces chiffres se trouvent dans le rapport des Douanes sous le titre "Fer en gueuse, 

lest de fer et fonte" 



Année civile. Tonnes. Valeur. Année civile. Tonnes. Valeur. 

8 
1896 	 
1897 ............... 	 
1898 	  
1899 	  
1900 	 
1901 	  
1902 	  
1903 	...... . 

55,448 
81,381 
32,645 

149,190 
88,052 

593,739 
778,619 
78,382 

1904 	 
1905 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	 
1911 	  

200,363 
22,284 

7,429 
13,504 
10,614 

186,778 
296,310 
271,968 

2,187 
3,099 
1,278 
6,981 
3,513 

57,650 
75,195 
4,400 

21,016 
866 
305 
439 
290 

5,063 
9,763 
5,870 
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FER.-TABLEAU 13. 
Exportations annuelles de fer en gueuse, 1896-1911. 

Production mondiale.-Nous donnons ci-dessous la production du fer 
en gueuse dans les autres pays, pour les six dernières années, afin de faire 
voir la position relative qu'occupe le Canada quant à la production de ce 
métal. 

FER.-TABLEAU 14. 
Production du fer en gueuse dans les principaux pays du monde, 

de 1906 à 1911: tonnes métriques. 

- 	1906. 	1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

Etats-Uitis.... 	25,713,556 	26,195,340 	16,191,907 	26,209,677 	27,741,990 	24,029,296 
Allemagne.... 	12,292,819 	12,875,159 	11,805,321 	12,644,946 	14,227,455 	15,280,527 
Royaume Uni 	10,347,385 10,276,689 	9,202,280 	9,685,045 	10,380,799 	9,874,693 
France 	3,314,162 	3,590,235 	3,400,771 	3,573,848 	4,032,459 	4,410,866 
Russie 	..... ... 	2,691,606 	9,823,309 	2,805,384 	2,874,822 	3,042,302 	3,588,449 
Autric.-Hongrie. 	1,687,581 	1,872,684 	2,041,523 	2,044,573 	2,006,842 (a) 2,089,867 
Belgique 	........ 	1,375,775 	1,406,980 	1,270,050 	1,616,370 	1,803,500 (a) 2,072,843 
Canada 	542,875 	591,456 	572,290 	686,893 	726,478 	832,382 
Suède 	604,789 	615,778 	567,821 	444,764 	604,300 	633,800 
Espagne 	379,241 	355,240 	403,564 	389,000 (a) 	425,000 (a) 	435,000 
lune 	135,296 	112,232 	112,924 	207,800 (a) 	343,600 (a) 	253,322 
Chlee 	*34,305 	*36,306 	66,409 	74,000 (a) 	120,000 	94,826 
Japon, 	 42,679 	61,943 	45,398 (a) 	161,020 	187,793 (a) 	162,000 
Australasie 	 29,902 	30,393 	29,762 	42,268 (a) 	36,354 

* Exportations. t dont on ne peut se servir (a) provenant de statistiques fournies 
par Jam-s Watson & Co , Glasgow, Ecosse. 

FERRO-PRODUITS. 
On a produit au Canada durant l'année 1911, dans des fonderies élec-

triques, de la ferro-silice, du ferro-phosphore et du ferro-titane. Le ferro-
titane, n'a été produit que dans un but expérimental. Le ferro-phosphore 
a été fabriqué par la Electric Réduction Company, à Buckingham, Qué. 
Durant les premières années de son existence, cette compagnie a également 
manufacturé d'autres ferro-produits, comprenant la ferro-silice et le ferro-
chrome. 

The Electric Metals, Limited, à Welland, Ont., produit surtout de la 
ferro-silice. L'on a fait cependant, une somme d'expériences considérables 
quant à la production du fer en gueuse dans les fours électriques et- du 
ferro-titane. 

29976 - 6 
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Les usines électriques de la Lake Superior Corporation, au Sault Sainte-
Marie, n'ont pas été en opération dans le cours de l'année. 

La production totale des usines à fours électriques, en 1911, a été de 
7,507 petites tonnes, évaluées à $376,404. 

Les importations de ferro-silice, de manganèse, etc., dans le cours de 
l'année civile 1911, ont été de 17,226 tonnes, évaluées à $429,465 ou un prix 
moyen de $24,93 par tonne. Les importations durant l'année civile 1910 ont 
été de 18,900 tonens évaluées à $464,741 ou un prix moyen de $24,59 par 
tonne. Les importations depuis 1887, sont données dans le tableau 15; les 
chiffres cités dans ce tableau sont pour l'année fiscale. 

FER-TABLEAU 15. 

Importations de ferro-manganèse, etc., 1887-1911. 

Exercice 	financier. 	Tonnes. 	Valeur. 	Exercice 	financier. 	Tonnes. 	Valeur. 

$ 	 $ 
*1887 	123 	1,435 	t1900 	 1,149 	39,064 
*1888 .............. ......... 	1,883 	29,812 	1- 1901 	 1,512 	38,954 
*1889 	 5,868 	72,108 	t1902 	6,513 	150,977 
*1890.  	 696 	18,895 	1- 1903 	 6,350 	162,710 
*1891 	2,707 	40,711 	t1904 	 2,975 	75,554 
*1892 	 1,311 	23,930 	1- 1905 	 12,935 	246,815 
*1893 	529 	15,858 	t1906 .............. ........ 	15,023 	462,739 
*1894 	284 	9,885 	11907(9 mois) 	 16,414 	610,875 
t1895 	164 	5,408 	1- 1908  	17,417 	612,062 
1- 1896 	652 	12,811 	1- 1909 	 13,053 	388,024 
-f1897 	426 	9,233 	1-1910 	 14,952 	332,486 
t1898 	1,418 	22,516 	1-1911 ......... .....  	18,796 	461,331 
1-1899 	1,160 	22,539 

* Ces quantités comprennent : Ferro-Manganèse, ferro-silice, fonte spéculaire, bout; 
de loupe d'acier et rognures de rails d'acier, pour la fabrication du fer ou de l'acier. 

t Ferro-silice, fonte spéculair'e et ferro-manganèse. 

ACIER. 
La production des lingots d'acier et des moulages en fonte, en 1911. 

a été de 882,396 tonnes, comparativement à 822,284 tonnes en 1910 et 754. 
719 tonnes en 1909. 

En 1911 la production des lingots à four ouvert a été estimée à 6 5, 1,676 
tonnes; les lingots Bessemer, 209,817 tonnes; les moulages directs à four 
ouvert 20,163 tonnes et les autres aciers 740 tonnes. L'augmentation totale 
de la production comparativement à l'année 1910 a été de 60,112 tonnes, 
ou un peu plus de 7%. 

La production au cours des cinq dernières années, est donnée dans le 
tableau 16, comme suit:- 

FER.-TABLEAU  16. 

Production de l'acier, 1907-1911. 

- 	 1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

	

Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 
Ling ote-Four ouvert (basique) 	459,240 	443,442 	535,988 	580 , 932 	651,676 

• 	Bessemer (acide) 	225,989 	135,557 	203,715 	222,668 	209,817 
Moulage-Four  ouvert 	20,602 	9,051 	14,013 	18,085 	20,163 

Autres aciers 	1,151 	713 	1,003 	599 	740 

Total   	706,982 	588,763 	754,719 	822,284 	882,396 
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Les statistiques donnant les quantités des principaux matériaux em-
ployés dans les fours à acier, ont été obtenues pour la première fois pour 
l'année 1910 et il est peut-être intéressant de les citer ici. La quantité to-
tale de fer en gueuse emploYée dans les fours à acier durant l'année 1911, 
a été de 700,679 tonnes, dont 640,636 tonnes ont été produites par les com-
pagnies qui out fait des rapports et 60,043 tonnes ont été achetées. La 
quantité de ferro-alliages employée a été de 21,359 tonnes qui ont toutes 
été achetées. . 

On a employé , du vieux fer, etc., .au montant de 278,797 tonnes, dont 
198,482 tonnes produites par les compagnies qui ont fait des rapports et 
80,315 tonnes achetées. Les minerais employés comprenaient 829 tonnes 

- de minerai . de manganèse el 42,892 tonnes de minerai de fer, tandis que 
l'on- ,a employé 130,270 tonnes de fondant calcaire ou de dolomie et 8,067 
tonnes de fluorspath. 

Dans l'Ontario, on a- employé un peu plus de 662 millions de pieds 
cubes de gaz naturel, tandis qu'en Nouvelle-Ecosse, on a employé à Sydney 
le gaz des fours à coke; mais nous n'avons pu nous procurer le record des 
quantités employées. • 

En 1910, -la quantité totale de fer en gueuse employée dans les hauts 
fourneaux à acier, a été de 690,913 tonnes, dont 601,219 tonnes ont été 
produites par les compagnies qui ont fait des rapports et 89,694 tonnes ont 
été achetées. La quantité de ferro-alliages employée a été de 8,143 tonnes, 

- toutes achetées. 'On s'est servi de 211,453 tonnes de vieux fer, etc., dont 
140,913 tonnes ont été produites par les compagnies qui ont fait des rap-
ports et 70,540 tonnes ont été achetées. Les minerais employés compre-
naient 1,317 tonnes de minerai de manganèse et 39,332 tonnes de minerai 
de fer, tandis -que l'on a employé également 144,110 tonnes de fondant cal-
caire on dedolomie et 7,461 tonnes de fluoispath. Dans la province d'On-
tario, un peu plus de 600 millions de pieds cubes de gaz naturel ont été 
'employés. 

Les statistiques de la production des lingots et 
dépuis 1894, sont données dans le tableau ci-dessous, 
années 1894 à 1906 inclusivement, ayant été réunis et 
ican Iron and. Steel Association; les chiffres pour les 
ont été réunis par le ministère des mines et sont tels 
clans le tableau 16. 

des moulages d'acier 
les chiffres pour les 

publiés par la Amer-
années 1907 à 1911, 
que donnés en détail 

FEB.-TABLEAU 17. 

Production annuelle des lingots et moulages d'acier, 1894-1911. 

Année civile. 	Petites 	Année civile. 	Petites Année civile. 	Petites 
tonnes. 	 tonnes. 	 tonnes. 

1894  	28,767 	1900 	26,406 	1906 	  639,396 
1895   	19,040 	1901 	29,214 	1907 	706,982 
1896  	17,920 	1902 	203,881 	1908  	588,763 
1897.. ....... ..... ...... 	20,608 	1903 	203,296 	1909  	754,719 
1898  	24,125 	1904 	166,381 	1910   822,284 
1899  	24,640 	1905 ..  	451,863 	1911  	882,396 



360,547 

76,617 
14,833 , 

Produits-Grosses tonnes. 1907. 	1908.  I 1909. I 	1910. I 1911. 

Rails 	 
Formes structurales et baguettes en 

fil de fer 	  
Plaques et feuilles 	  
Plaque à clou, fer marchand en barres 

et toutes autres formes de fer la- 
miné fini  

Total 	  

311,461 268,692 344,830 366,465 

	

65,541 	41,520 	74,136 	80,993 

	

18,493 	11,656 	36,241 	26,642 

264,684 174,649 207,534 265,711 323,427 

600,179 496,517 I 662,741 	739,811 	775,424 
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Voici une liste des compagnies qui fabriquent de l'acier au Canada:- 

Dominion Iron and Steel Company, Sydney, N.S. 
Nova .Scotia and Coal Company, New Glasgow, N.S. 
Canadian Steel Foundries, Limited, Montreal, Qué. 
The Algoma Steel Company, Sault Sainte-Marie, Ont. 
The Steel Company of Canade, Limited, Hamilton, Ont. 
The Wm. Kennedy Sons, Limited, Owen Sound, Ont. 

Produits laminés, etc.-Les statistiques complètes de la produCtion des 
produits laminés et de l'acier ouvré n'ont pas encore été reçues ; les rapports 
de 7 des plus forts producteurs, cependant, accusent une production de lou-
pes, billes, et billettes, etc., s'élevant à 737,261 tonnes, dont 719,514 tonnes 
ont été employées par le producteur pour manufacturer d'autres produits et 
17,747 tonnes ont été vendues à d'autres laminoirs. La production des 
rails d'acier a été de $399,760 tonnes et l'acier en baguettes 85, 811 tonnes, 
de l'acier en barres 199,623 tonnes et d'autres produits laminés de 65,076 
tonnes. D'après les rapports, la production des rails d'acier a été de 399,762 
tonnes en 1910 et de 377,642 .tonnes en 1909. 

La production du fer et de l'acier laminé fini au Canada, de 1906 à 
1911, telle que vérifiée et publiée par la American Iion and Steel Association, 
a été comme suit, en grosses tonnes :- 

FER. •TABLEAU 18. 

Production annuelle du fer et de l'acier laminés, 1907-1911. 

PRIMES. 

Les primes sur le fer et l'acier fabriqués au Canada furent établies par 
le gouvernement du Dominion en 1897, (Chap. 6 du Canada, 1897). 
Cet acte fut amendé en 1899, (Chap. 8, Statuts du Canada, 1899) et de 
nouveau en 1903, Chap. 68, Statuts du Canada, 1903). Cette loi décrétait 
le paiement des primes jusqu'au 30 juin 1907. Le 27 avril 1907, une nou-
velle loi fut adoptée, (Chap. 24, Statuts du Canada, 1907), décrétant que 
le paiement des primes serait étendu du ler janvier 1907 au 31 décembre 
1910, et dans le cas du fer en gueuse fabriqué par le raffinage électrique, 
jusqu'au 31 décembre 1912. Un acte, approuvé le 4 mai 1910 ,décrétait 
que les primes sur les baguettes de fil de fer rond laminé, cesseraient d'être 
payées après le 30 juin 1911. 
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Le total des primes payées sur le fer et l'acier fabriqués durant l'année 
civile 1911, a été de $300,750 pour 50,125 tonnes de baguettes de fil dé fer, 
fabriquées par la Dominion Iron and Steel Company, Limited. 

Depuis 1896, le gouvernement du Canada a payé en primes pour la 
production du fer et de l'acier, une somme totale de $16,785,827; les paie-
ments annuels pour le fer en gueuse, le fer puddlé en barres, l'acier brut 
et ouvré, sont donnés clans le tableau suivant:- 

Total des primes sur le fer et l'acier, payées par le gouvernement du Canada 
depuis 1896. 

	

puddlé 	A cier. 	Acier 

	

Année terminée an. 	en g
Fer
ueuse. en

Fer 
barres. 	 ouvré. 

$ 	$ 	$ 	$ 

	

30 Juin, 1896 	104,105 	5,611 	59,499 	 
" 	1897 	66,509 	3,019 	17,366 	 
" 	1898 	 165,654 	7,706 	67,454 	 

	

1899 	 187,954 	17,511 	74,644 	 
" 	1900 	 238,296 	10,121 	64,360 	 
" 	1901 	 ... ................. ...... ...... 	351,259 	16,703 	100,058 	 
" 	1902 	 693,108 	20,550 	77,431 	 
" 	1903 	 666,001 	6,702 	729,102 	 
" 	1904 	 533,982 	11,669 	347,990 	15,321 
" 	1905. 	 624,667 	7,895 	676,318 	231,324 
‘, 	1906 	 ..... ..  	 687,632 	5,875 	941,000 	369,832 

31 Mars, 1907 (9 mois) 	 385,221 	812 	575,259 	338,999 
■ ‘ 	1908 	 863,817   	1,092,201 	347,135 
" 	1909 	 693,423  	838,100 	333,091 
" 	1910 	 573,969  	695,752 	538,812 
" 	1911 	 261,434  	350,456 	526,858 
" 	1912    ...... ••••••  	166,750 

Total  	7,097,041 	113,674 	6,706,990 	2,868,122 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE MARCHANDISES DE 
FER ET D'ACIER. 

La valeur totale des marchandises de fer et d'acier comprenant les ins-
truments aratoires, automobiles et bicycles, exportés du Canada, dans le 
cours de l'année 1911, a été de $9,907.281, comparativement à $7,895,489, 
en 1910 et à $7,172,413 en 1909. Des exportations totales en 1911, les 
poèles, bouées à gaz, moulages, machineries et ferronnerie, constituent une 
valeur totale de $1,242,006; le fer en gueuse $271,968;  vienic fer et *vieil 
acier, $54,618; acier et acibr ouvré $769,692, instruments aratoires $6,281, 
929 et automobiles et bicycles, $1,287,068. On remarquera que des aug-
mentations particulièrement considérables se sont produites dans les expor-
tations des instruments aratoires ainsi que des automobiles et des bicycles. 
Les détails de ces exportations, durant les deux dernières années, sont don-
nées dans le tableau ci-dessous:- , 
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FER.-TABLDAIT 19. 
Exportations des marchandises de fer et d'acier fabriquées au Canada, 

durant les années civiles 1910 et 1911. 

1910. 	 1911. 
_ 

• 	 Quantité. 	Valeur. 	Quantité. 	Valeur. 

$ 	 $ 
Poêles  	Nombre 	1,058 	15,832 	1,176 	20,626 
Bouées à gaz et parties de 	 68,485 
Moulages, N. A. E. 	$   ....... .. . 	51,958  	 33,441 
Fer en gueuse 	Tonnes. 	9,763 	296,310 	5,870 	271,968 

	

Machinerie (machines linotype) ......... ......... ........ 	39,438  	 12,239 
Machinerie N. A. E 	 301,961  	431,493 
Machines à coudre 	 N ombre 	17,834 	188,196 	18,519 	218,075 li jlavigraphes 	 5,970 	409,326 	4,771 	318,935 
Vieux fer et vieil acier 	Quint. 	233,264 	171,603 	84,153 	54,618 
Ferronnerie, outils, etc 	$ 	 88,844  	 94,513 
Ferronnerie, N. A. É 	 43,472  	44,199 " Icier et articles d' 	 1,110,825  	769,692 
[nstruments aratoires- 

Machines à récolter 	Nombre 	18,745 	634,326 	22,859 	778,274 
Faucheuses 	 3,411 	220,517 	9,385 	574,315 
Moissonneuses 	" 	11,382 	1,234,794 	14,355 	1,432,911 ,‘ Charrues 	 16,888 	540,677 	20,437 	508,095 

11 Herses 	 8,924 	115,068 	5,412 	95,904 
Fauchets 	 6,344 	205,342 	11,085 	317,842 ' 	 " 

‘‘ Semoirs 	 256 	13,727 	174 	13,795 
Machines à battre 	 29 	8,576 	339 	92,442 " 

,‘ Cultivateurs 	 5,923 	138,377 
Tous autres instr 	 aratoires 	" 	 1,163,722   	1,533,728 
Parties de 	 575,848  	796,246 

£utomobiles 	11 	387 	433,663 	1,509 	1,184,506 
11 parties d' 	 45,798 
II icycles 	 72 	2,710 	90 	5,936 
d/ " 	parties d' 	 28,654  	50,828 

Total   	7,895,489  	........ 	9,907,281 

Un état en détail des importations de fer et d'acier compilé d'après les 
rapports annuels du Commerce et de la Navigation, est donnée dans les ta-
bleaux 21 et 22. Le tableau 21 donne les importations sujettes aux droits 
et le tableau 22 donne les importations exemptes de droits. 

La valeur totale des importations durant l'année fiscale se terminant 
au mois de mars 1911, a été de $85,319,541, comparativement à $59,952,197 
en 1910 et à $40,393,431, durant l'année fiscale 1909. 'Ces importations 
comprennent toutes les classes de marchandises de fer et d'acier fabriquées, 
aussi bien que celles à l'état brut. Dans nombre de cas, les importations 
de marchandises fabriquées, ne sont données qu'en dollars, de sorte qu'il est 
impossible d'estimer leur tonnage total. La plupart du temps, quand il 
s'agit de matériaux à l'état plus brut, cependant, les quantités sont men-
tionnées et une compilation de ces chiffres accuse une importation minimum 
de fer et d'acier durant l'année fiscale se terminant en mars 1911, de 1,284, 
401 tonnes, comparativement à 915,425 tonnes eu 1910 et à 565,734 tonnes 
en 1909. Un résumé de ces importations est donné dans le tableau 20. 

Outre les importations de fer en gueuse et de ferro-produits, que nous 
avons déjà mentionnés, ce rapport fait voir qu'en 1911, il a été importé 
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48,395 -  tonnes de lingots, loupes, billettes, barres puddlées, etc. ; 53,824 ton-
nes de riblons de fer et d'acier;  205,690 tonnes d'acier en plaques et en 
feuilles ; 183,865 tonnes d'acier en barres, baguettes,- cercles, bandes, etc. ; 
3435,350 tonnes de fer et d'acier de construction ; 36,690 tonnes de rails et 
accessoires ; 28,831 tonnes de tuyaux et accessoires ; 3,099 tonnes dé clous 
et de fiches ; 64,850 tonnes de fil de fer et 24,523 tonnes d'articles forgés, 
moulés et fabriqués.. . - 

La valeur totale des 1,284,401 tonnes iMportées a été de $33,766,865, 
ou une valeur moyenne de $21.29 par tonne. D'autres marchandises de fer 
et d'acier, dont le poids n'a pas été enregistré, ont été importées pour -une 
valeur de $51,552,676, formant une valeur totale de $85,319,541, donnée 
en détail dans les tableaux 21 et 22. Une proportion très considérable . de 
ces importations provient des Etats-Unis et il peut être intéressant de alter  
ici des rapports publiés par le ministère du Commerce et de la Navigation 
des Etats-Unis, quelques chiffres donnant les marchandises de fer et d'acier 
que le Canada importe de ce pays. 

D'après cette autorité, il a été exporté au Canada des Etats-Unis, du-
rant les 12 mois finissant le 30 juin 1911, S21,526 tonnes de marchandises .  
de fer et d'acier, évaluées à $25,544,421 ainsi que d'autres marchandises de 
fer et d'acier dont le poids n'est pas donné, mais qui sont évaluées à $38, 
738,575, soit une valeur totale de $64,282,996. 

Durant les douze mois finissant au 30 juin 1910, les exportations des 
États-Unis au Canada, ont été de 574,807 tonnes, évaluées à $19,673,740, 
ainsi que d'autres marchandises de fer et d'acier d'une valeur de $28,153, 
628, ou une valeur totale de $47,827,368. Les minerais de fer ne sont pas 
compris dans les deux. -  Cas. On trouvera ces items en détail dans le tableau 
23. 

FE.-TABLEAU  20. 

Importations de certains produits de fer et d'acier dont les poids sont 
spécifiés. 

Les 12 mois finissant en mars. 
Matériaux. 

1908. 1911. 1910. 1909. 

Fer en gimuse 	 
Ferro-produits et acier chromé 	 
Lingots loupes, massets, haires puddlées, etc 
Retailles de fer et d'acier 	  
Plaques et feuilles 	 
Barres, baguettes, cercles, bandes, etc... 
Fer et acier de construction 	  
Rails et accessoires 	  
Tuyaux et accessoires 	  
Clous et carvelles 	 
Fil de fer 	  
Articles forgés, moulés et fabriqués 	 

Tonnes. 
212,290 

17,661 
21,222 
69,213 

126,172 
98,631 

373,871 
52,706 
25,090 
2,741 

57,046 
22,357 

Tonnes. 
58,591 
13,206 

8,887 
26,212 

116,610 
73,261 

162,735 
32,543 
18,309 

1,611 
39,375 
14,394 

Tonnes. 
159,506 

15,153 
36,819 
28,797 

200,575 
117,159 
195,748 
55,183 
16,705 
3,476 

68,211 
18,093 

Tonnes. 
270,102 

19,182 
48,395 
53,824 

205,690 
183,865 
345,350 
36,690 
28,831 
3,099 

64,850 
24,523 

Total 	  1,079,000 565,734 915,425 1,284,401 



FER.-TABLEAU 21. 

Importations de marchandises de fer et d'acier sujettes aux droits. 

	

POUR LES 12 mots 	Poun LES 12 MOIS 
FINISSANT 	 FINISSANT 

Articles. 	 EN 3Inits 1910. 	 EN MARS 1911. 

	

Quantité. 	Valeur. 	Quantité. 	Valeur. 
Instruments aratoires, N.A.P., à savoir : - 

 	$ 	156   $ 	10,022 
Bineuses, 	sarcloirs.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	..Nombre 	10,069 	54,392 	6,296 	59,064 
Semoirs 	mécaniques.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	5,428 	218,590 	6,886 	355,821 
Rouleau 	de 	ferme, 	de chemin 	ou 	de 	champ. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	-`‘ 	 71 	29,542 	118 	64,305 
Fourches, 	à 	fourchons.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. • 	. • 	• . 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	" 	3,639 	3,533 	20,982 	10,018 
Herses 	 6C 	9,004 	114,586 	15,001 	229,911 
Moissonneuses, 	lieuses 	mécaniques.. 	.. 	.. 	. 	• • 	• • 	• • 	• . 	. • 	• . 	- 	- 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	n 	1,483 	166,013 	1,110 	115,794 

‘, 	 460 	25,119 	453 	25,272 

	

14 	736 	 9 	261 

	

9,290 	1,978 	4,737 	1,210 

	

1,252 	30,758 	851 	26,967 
ILIchoirs pour le foin ou la paille.. 	.. 	.. 	. 	

‘‘ 	3,210 	870 	8,213 	4,517 

	

143 	173 	56 	72 
Tondeuses de pelouées.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	6,722 	22,454 	8,783 	32,412 
Distributeurs 	d'engrais.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	• . 	. • 	• • 	• • 	• • 	. • 	• • 	.. 	. • 	• • 	• • 	• • 	• • 	" 	 248 	21,750 	705 	65,562 

	

1,431 	62,978 	1,367 	52,999 
Charrues 	 26,695 	953,716 	52,972 	1,993,214 
Instruments pour creuser des trous à poteaux .. 	- 	.. 	.. 	.. 	- 	- 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	.. 	" 	2,012 	2,279 	4,213 	4,368 
Extracteurs de pommes de terre.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	- 	. • 	.. 	• . 	.. 	- 	• • 	.. 	.. 	.. 	- 	.. 	- 	" 	 770 	32,225 	626 	16,767 
Râteaux, NAP 	 28,456 	5,555 	58,769 	10,689 
Moissonneuses 	 161 	8,350 	827 	60,677 

	

2,098 	10,720 	2,286 	10,559 
Faucilles 	 329 	959 	529 	1,163 
Manches de fanlx 	 78 	306 	15 	30 
Bêches et pelles 	en 	fer ou acier, N.A.P.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	‘, 	9,095 	43,145 	9,539 	45,751 
Ebauches de bêches et pelles en fer ou acier taillé de forme pour en faire .. 	.. 	.. 	.. 	" 	4,474 	7,410 	3,247 	5,448 
Parties d'instruments aratoires, payant 121/2 et 17% pour cent de droits.. 	.. 	.. 	.. 	$ 	 281,245  	464,202 

« 	 ,‘ 	 1236 	1734 et 20 pour cent de droits.. 	.. 	.. 	" 	 493,714  	765,844 
Tous 	autres 	instruments 	aratoires, 	X.\ . P.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	 57,072  	83,226 

Enclumes et étaux 	 66,592  	101,670 
Charrettes ou voitures, 'éclievaux ou boites 	. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	Liv. 	132,868 	9,945 	229,616 	9,488 
Ressorts N.A.P., et parties d'iceux, de fer ou d'acier, pour  voitures de chemin de fer, ou 

tramways ou autres véhicules.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	Qtx. 	6,100 	36,652 	6,662 	33,544 



fi 

fi 

Qtx. 
8 

Liv. 

..Nombre 

.. _Nombre 

f 

Ci 

f f 

. 164,891 

1,952,170 
65,733 

195,126 
403,524 
327,175 
153,578 

158,251 
45,386 
2,519 

28,753 

346,090 
41,823 

7,141 
7,633 

1,000,003 
252,364 
243,246 
120,753 
78.248 

357,782 

5,911 
332,436 

121,952 

503.939 
13,797 

518,102 

97,333 

125,938 

	

58,234 	214,261 

	

2,097,914 	3,179,9'21 
94,450 

	

29,765 	93,118 
826,365 

	

500,920 	562,008 

	

20,522 	266,626 

	

61,069 	191,538 
94,645 

	

11,952 	1,634 

	

538,931 	31,311 

	

98 	297,512 
64,898 

	

8 	14,119 

	

16 	17,435 

	

9,045 	1,465,035 co 

	

234 	244,394 

	

567 	130,616 

	

1,364 	138,632 
77.007 

	

7,570,757 	465,954 

	

137 	3,800 

	

18,796 	461,331 

	

2,424,963 	125,030 

631,050 
18,973 

	

889,130 	861,035 

	

0.1,555 	68,616 

125,295 	328,011 

40,261 

1,402,674 

59,685 

280,891 
12,621 

55,216 

23,427 
483,265 

99 

7 
12 

5,617 
324 
654 

1,988 

5,321,262 

199 
14,952 

2,491,222 

567,159 

115,490 

48,940 

Essieux et parties d'essieux N.A.P., et ébauches d'essieux et leurs parties en fer et acier 
pour ch. de fer, tramways ou autres véhicul.e.s.. 

Fer ou acier en barres, laminé, soit en rouleaux,bottes, baguettes, y compris barres ron-
des, ovales, carrées et plates, N.A.P.. 

Bouts et pentures, N. A.P.. .. 	 ..• 
Tôle du Canada, fer de Russie, fer ou acier en feuilles, galv., plaques étamées et feuilles 

de fer et d'acier laminées, enduites de zinc,spelter ou autres métaux, de toutes lar-
geurs ou épaisseurs, N.A.P.. 

Moulages en fer ou acier.. .. 
Tubes en fer de toutes dimensions.. .. 

Chaînes, chaînes à. rouleau, chaînons et entraves de fer ou d'acier de 5/16 de pouces de 
diamètre et plus.. .. 

Pointes à chaussures.. 
Clous et clous sans tête, car velles et broquettes de toutes sortes, N.A.P 
Locomotives, etc.: - 

Locomotives pour chemin de fer.. .. 
Parties de locomotives.. 
Chars électriques pour ch. de fer et tramways.. .. 
Pompes à incendies.. .. 	 . • 
Machines à gazoline.. .. 
Machines à vapeur .. 
Bouilloires à vapeur .. 

Extinct, d'incendie, y compris les appareils à inondation en cas d'incendie.. .. 	 $ 
Accessoires pour tuyaux, en fer ou en acier de toutes dimensions .. 	 .. Liv. 
Ebauches de barres plates à oeillets, ni poinçonnées ni forées, pour être employées exclu- 

sivement dans la construction de ponts, de voit. de eh. de fer et autres ouvr. en acier. Tenu s 
Ferro-silicium, fonte blanche et manganèse.. .. 	 " 
Pièces forgées de fer ou d'acier de quelque forme ou dimension que ce soit, ou en quelque 

phase de façon qu'elle se trouve, N.A.P., et arbres de couche en acier tour., comp. ou 
polis; en fer forgé, en barres, ou façonné, N.A.P.. 	 .. Liv. 

Ferronnerie, savoir: à l'usage des constructeurs. ébénistes, bourreliers, selliers, et ferrures 
de voitures, y compris les étrilles, N.A.P.. 	 $ 

Fer à cheval, mule et boeuf 
Massets de fer ou d'acier pesant au moins 60 livres par verge de longueur .. 	 Qtx. 
Lingots de fer ou d'acier, lingots dentés, massoques et semelles, massets, barres puddlées, 

et loupes ou aut. formes, N.A.P., moins finis que les barres de fer ou d'acier, mais plus 
avancés que le fer en gueuse, les fontes exceptées.. 

Ponts en fer ou acier' ou parties de ponts; structure en fer ou acier, colonnes, formes ou 
• sections, creuses, forées ou à tout degré de fabrication plus avancée que le fer laminé 

f 1 

C r 



FER.- TABLEAU 21.- (Suite). 

Importations de marchandises de fer et d'acier, exemptes de droits. 

• 	 Point LES 12 MIDIS 	POUR LES 12 Mois 
FINISSANT 	 FINISSANT 

Articles. 	 EN MARS 1910. 	 EN 3LUIS 1911. 

	

Quantité. 	Valeur. 	Quantité. 	Valeur. 

	

$ 	 $ 
rer 	en 	gueuse.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	... 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.• Tonnes 	158,910 	2,118,440 	254,284 	3,376,843 
rer affiné au charbon de bois.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	 " 	 596 	8,695 	15,818 	237,088 
ierrures 	de 	toutes 	sortes.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	$ 	 353,243  	459,081 
lachines et machineries, etc.: - 
lutomobiles et véhicules à moteur de toutes sortes 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	..Nombre 	1,424 	1,732,215 	3,488 	4,235,196 

Automobiles 	et 	véhicules 	à moteur, 	parties 	de 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	$ 	 269,586  	522,223 
.. 	.. 	..Nombre 	831 	10,854 	2,246 	29,319 

Concasseurs 	de 	grain.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	4i 	 49 	661 	 92 	2,405 
Moulins 	à vent et parties de.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	..*. . 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	1,030 	48,310 	1,489 	51,805 
Concasseurs de minerai et de roche, moulins à étamper, rouleaux Corn ish cerclés, forets 

à pierre, compresseurs à air, grues et compteurs de houille il percussion.. 	.. 	.. 	.. 	$ 	 259,311  	205,085 
ifachines portatives: - 

Hàchoirs pour nourriture d'animaux.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	_Nombre 	180 	1,713 	395 	4,177 
Pouvoirs 	pour 	fins 	agricoles.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	.. 	" 	 48 	3,912 	 4 	281 
Mach. à vap, portatives à combinaison et mach.à 	traction 	pour des 	fins agricoles.. 	.. 	" 	1,216 	1,817,209 	2,170 	3,636,392 
Scieries portatives 	et raboteuses.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	 13 	12,303 	36 	17,204 
Pelles à 	 20 	95,948 	47 	296,043 
Battenses 	et 	séparateurs.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	‘g 	1,199 	629,799 	1,286 	741,360 
Batteuses et sépar., y compris appareils p. lamise en sac, le pesage et l'alim. autom. de 

mach. et  part. d'icelles finies p. les réparations, lorsque importées séparément.. 	... 	$ 	 344,329  	422,044 
Toutes 	autres 	machines 	portatives, 	N.A.P., 	et parties d'icelles.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	 23,873  	43,742 
Machines 	à 	coudre.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	..Nombre 	16,430 	323,249 	14,968 	351,525 
Machines 	à 	coudre, 	parties 	de.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	$ 	 101,584  	108,957 
Dactylographes.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	..Nombre 	9,319 	670,165 	11,230 	686,930 

Mach. à fondre le caractère et à comp., et part.d'icelles, en usage dans les imprimeries. 	" 	 66 	297,071 	134 	226,325 
Machines désignées spécial. p. le réglage, pliage, bosselage, étampe et couteau à couper 

le papier et le carton, en usage chez les imprimeurs, relieurs et manufacturiers d'ar- 
ticles faits de papier ou de carton, y compris les part. comp. entièrement ou en partie 
de 	fer, 	acier, 	laiton 	ou 	bois.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	‘‘ 	 310 	197,004 	1,015 	265,810 

Presses lithographiques et accessoires de caractères d'imprimerie.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	$ 	 62,000  	68,031 
Presses à imprimer 	 g! 	 326,185  	392,873 
Machines d'une catégorie non fab. au  Canada, ..,t part. d'icelles spéc. propres à carder, à 

filer, à tisser, à soutacher ou à tricoter des mat. fibreuses, imp. à ces fins par des fat). 	" 	 847,247  	893,413 



6,533 
255,723 

2,461 
20,342 

3,375 
17,861 

50,103 
2,526 
1,399 

831,933 

7,136,553 
36,173 

9,140 
4,977 

50,320 
33,457 
72,660 

1,398,373 
109,114 
47,273 

1,084,950 

5,511 
192,918 

4,696 
44,533 
10,774 
20,942 

32,784 
1,489 

957 

1,130,321 

12,556,376 
36,373 

3,717 
9,657 

71,135 
41,599 
97,224 

895,984 
60,732 
35,399 

1,530,337 

1,674,455 
25,319 

116,337 

273,690 
634,6 $ 8 
400,89 $ 

 751 

151,389 

43,911 

6,161 
266,637 

1,564 
26 

96,061 

1,222,161 
53,636 

2,011,445 
41,158 

252,217 

388,563 
326,394 
956,023 

3,191 
5,556 

140,274 

29,189. 
119,447 

76,756 

12,324 
325,443 

3,546 
48 

45,908 

1,546,530 
63,089 

2,499,706 
71,090 

162,857 

509,350 
887,968 
441,671 

3,292 

249,613 

58,535 

15,893 
169,241 

2,653 
6 

138,766 

1,191,529 
14,226 

3,209,773 
123,233 

336,162 tc 
■-• 

756,212 
1,223,212 
1.046,123 

10,526 
5,596 

193,530 

47,268 
113,176 
119,493 

35,739 
509,027 

9,468 
 76 

30,255 

1,593,385 
19,940 

Tous autres mécanisme, comp. entièrement ou en part. de f. ou d'ac. N.A.P., de fer ou 
de fonte ou de fer ou d'am. intégralement part. de t. machi. spéc. dans le tarif no 453 	" 

Machines à laver.. 	 „Nombre 
Clous, carvelles et clous à bordage de composition .. 	 .. Liv. 
Clous et carvelles coupés (ordinairement pour les constructeirrs) 	 Qtx. 
Carvelles de chemin de fer.. .. 	 " 
Clous, fil de fer de toutes sortes, N.A.P.. 	 " 
Pompes a bras, N.A.P.. 	 ..Nombre 
Barres ou rails de fer et d'ac. pour ch. de fer detoutes formes, poing. ou non, N.A.P., pour 

les ch. de fer; ici, ce terme dés, t. esp. de ch.de fer, tram, et chars, même quand ils ne 
servent qu'à des fins pr iv., et même si l'on ne s'en sert ou si l'on n'a pas l'int. de s'en 
servir pour le transport des marchandises ou des voyageurs . . . . . . . . . . . . . . . . Tonnes 

Eclisses pour chemin de fer . 	 " 
Coussinets pour chemin de fer.. .. 	 . • .. 	 " 
Cornières, poutres, ou autres pièces larn., et autres formes ou sections, non déc. ou forées, 

n'ayant pas été soumis à des procédés de fabrication plus avanc. que le lam., N.A.P.. Qtx. 
Cornières, poutres, soliveaux ou pièces d'autres formes en fer ou acier lam., ni percées ni 

forées et sans aut. plus-value, pesant au m. 35 liv. à la verge de long., à l'exclusion des 
pièces carrées, plates, ovales ou rondes et des rails d'e ch. de fer.. .. 	 ir 

Feuillard en fer en 1. ou bande ou autr., de 12 p. oum. de larg., cal. no 13 et pl. épais, N.A.P. 	" 
Feuillard ou fer en lames ou bandes ou autre, du calibre 14 et plus mince, galv. ou enduit 

d'autre métal ou non, N.A.P.. 	 .. • • • • . • . • .. 	 " 
Feuilles ou pl. de fer ou d'acier lain., rognées -ou non, et lames de fer et d'acier découpées 

ou laminées en cannelures, N.A.P.. 	 " 
Plaques de f. ou d'ac. lam. d'au m. 30 p. de larg.et  d'au m. 	de p. d'épaisseur, N.A.P.. 	" 
Fer ou acier en files et bandelettes larn., poli ounon du cal. 14 et plus mince, N.A.P.. 	" 
Rouleaux en fer ou acier durci.. .. 	 " 
Fers à repasser de chapeliers et de tailleurs.' .. ...........................$ 
('offres-forts, portes de coflres-forts et de voûtes " 
Vis de fer ou d'acier, communément appelées "vis à bois," N.A.P., y compris les vis A 

voitures, plaquées ou non, et vis à machines ou autres,N,A.p., 	 ..Grosses 
Balances et romaines et machines à essayer la force musculaire.. .. $ 
Acier cylindrique poli pour arbres de transmission n'excédant pas 2% p. de diamètre. .. Qtx. 
Acier, plaques ou feuilles, lam, à froid, aux bords coupés, ne mes. pas pl. que le no 14 de 

jauge et pas m. de 1% p. de larg. pour la fab.des barres de fauch., etc., et m. à coudre. 	" 
Fer ou acier en feuilles galvanisées.. .. 	 " 
Fer et acier en feuilles cannelées, galvanisées.. .. 
Fer et acier en feuilles cannelées, non galvanisées.. .. 	 ‘‘ 

Patins de toutes sortes, à roulettes ou autres, ou leurs parties.. .. 	 .. Paires 
Lames de fer ou d'ac. découp. ou lam, en cannelures, lorsqu'elles sont im. par des fab. de 

tuyaux de f. ou d'ac. forgé, empl. seul, par eux p. la fab. des tuyaux de fer ou d'acier.. Qtx. 
Massets d'acier, N.A.P. 



FER.-TABLEAU 21.- (Suite). 

Importations des marchandises de fer et d'acier sujettes aux droits. 

	

POUR LES 12 mou 	POUR LES 12 MOIS 
FINISSANT 	 FINISSANT 

• • Articles. 	 EN MARS 1910. 	EN MARS 1911. 

	

Quantité. 	Valeur. 	Quantité. 	Valeur. 

	

$ 	 $ 
Poëles de toutes sortes pour charbon, bois, huile,alcool et gaz.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	$ 	 492,538  	694.389 

	

Urnes d'ornem. douil. à gonds et aut. pièces en ferblanc entrant dans la fab. des peles.. 	" 	 17,136  	22,370 

	

Rails de croisement, aiguilles, traverses et intersections de chemin de fer.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	Qtx. 	22,996 	134,734 	29,201 	144,195 
Fuyauterie : - 

Tubes en fer ou en fer forgé, unis ou galvanisés, filetés et assemblés ou non, de plus de 
4 pouces de diamètre, N.A.P. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. • 	. • 	. • 	. • 	. • 	.. 	. • 	. • 	. • 	$ 	 683,763  	503,206 

Tubes en fer ou en fer .forgé, unis ou galvanisés, filetés et assemblés ou non, de 4 pces 
de 	cliamètre 	ou 	moins, 	N.A.P.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	• • 	. • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	$ 	 332,215  	394,613 ' 

Tubes sans joints d'une valeur non moindre que 3% cents la livre.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	Qtx. 	5,039 	27,497 	12,016 	45,605 
Tubes d'acier laminés assemblés, carrés, employés dans la fab. des instr. aratoires.. 	.. 	$ 	 5,942  	1,894 
Tuyaux ou tubes en fer ou acier, galv. ou non,rivetés, ondulés ou autr. spécial. ouvrés, 

y compris 	les 	tuyaux 	dits 	"Lock 	Joint, 	N.A.P. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	 194,545  	285,190 
Tuyaux de bois encerclés de fil métal. et  tuyaux de fer ou d'ac. non soudés ou à joints 

	

superp. d'au m. 30 p. de dia. intér. destinésexcl. à l'expl. des in. d'or alluvionnaire. 	" 	 . 	47,488  	22,599 
Ustensiles en agate, fer ou acier émaillé.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. , 	.. 	" 	 143,374  	167,693 
Articles en fer ou acier émaillés, en tôle de fer ou d'a., unis, étamés ou end., N.A.P.. et 

ustensiles en nickel et aluminium pour la cuisine et les usages domestiques.. 	.. 	..' 	.. 	‘‘ 

	

42,507  	79,507 
Liens 	métalliques 	par 	ballot.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.... 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	..Paquets de 250 liv.  	3,514 	3,575 
Tuyaux de, bois encerclés de fer métallique, N.A.P... 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	$ 	 185  	1,143 
Toile ou tissus 	métalliques et treillis en 	fer ou en 	acier . . 	.. 	. . 	. . 	. . 	. . 	.. 	. . 	. . 	. . 	Liv. 	1,347.439 	76.792 	2,553,155 	140,037 
Fil d'acier fondu au creuset 	estimé 	au moins à6 cents la livre.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	114,770 	24,743 	176,173 	32,166 
Stores, 	portes 	et 	chassis 	en 	Ill 	métallique.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	$ 	 9,623  	20,065 
Clôtures dites " Buckthorn," en toile métal, et en fil de fer et d'acier, N.A.P., y compris les 

tissus et treillis métal, faits avec du fil de fer plus petit que le fil du calibre 14, et non 

	

compris le fil de fer pour clôture plus gros que celui du calibre No. 9.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	Liv. 	1,598,471 	51,688 	1,840,681 	65,448 
Fil d'e f. simp. ou à pl. brins, couv. de coton, toile, soie, caoutchouc ou autres matières.. 	.. 	‘‘ 

	

3,157,730 	329,229 	3.576,896 	495,560 
Fil 	de 	fer 	ou 	d'acier 	de 	toutes 	sortes, 	N.A.P.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	7,713.386 	210,630 	8,169.965 	271.402 

	

Fil métal., tordu, p. le linge, les cadres, ou tout atit. fil rnét. et  crible en fil mét., N.A.P. 	" 	5,339,334 	345,756 	7,525,843 	530,054 
Ecrous, rondelles, rivets et boulons en fer ou acier, filetés ou non, et ébauches d'écrous, de 

boulons et de pentures, et pentures en T et longues de foutes sortes, N.A.P.: 	.. 	.. 	Qtx. 	33,875 	132,082 	46,93q 	192,798 
Bouts de fer ou d'acier forgé, étant des déchets ou rebuts, y compris les découpures au 

poinçon, retailles ou rognures de tôle ou plaques de fer ou d'ac. qui ont servi, bouts coupés 

	

de ferblanc ou de loupe de fonte ou de rails qui n'ont pas encore servi.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	" 	302,714 	191,782 	617,875 	408,075 



if 

‘‘ 

Qtx. 
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6,593 

7,711 

487,764 

31,121 

196,676 

452 

7,993 

100,318 
263,80 I 
677,030 

622,037 
9,810 

118,783 
30,691 

655,047 

44,546 

621,431 
15,613 

2,989 

67,132 
45,361 

113,401 
121,165 
767,628 

388 

7,122,976 

73,871,113 

Canifs, couteaux à ressort et couteaux de poche de toutes sortes .. 
Couteaux et fourchettes en acier, plaqués ou non, N.A.P 
Toute autre coutellerie, N.A.P... 
Fusils, carabines, y compris fusils et carabines itair (qui ne sont pas des jouets), mous-

quets, canons, pistolets, révolvers ou autres armes i; feu 
Baïonnettes, épées, fleurets et masques.. .. 
Aiguilles de tous matériaux ou de toutes espèces,N.A.P.. 

Plaques d'ac. lam, pour les ponts ou à bords repliés, dites " Universal mill," de plus de 
12 p. de larg., imp. par des constr. de ponts ou d'aut. constr. ou p. la constr. des wagons 

Acier en barres ou feuilles, employé exclusivement pour la fabrication des pelles, lors- 
qu'importé par les fabricants de pelles.. .. 

Acier en barres, bandes, feuillard, roul, ou bandelettes, feuilles ou plaques, de t. grandeur, 
épaisseur ou larg., galv. ou enduit de n'importe quelle mat. ou non, et ébauches pour la 
fab. des découpoirs, lorsqu'il vaut plus de 3V2 cents la livre.. .. 

Boules d'acier adaptées pour l'usage des roulettes de machineries on de voitures.. .. 
Acier lam, à froid de p. pl. de % p. d'ép. p. l'us. (les fab. de btes et de cônes p. r. à billes 

Outils et instruments : - 
Herminettes, couperets, hachettes, coins, masses, marteaux, leviers, renards et outils de 

ch. de fer, pics, pioches et ceils et ébauches forgés pour ces outils.. .. 

Outils à main ou pour machines de toutes sortes,N.A.P.. 
Lames ou ébauches de couteaux et fourchettes de fer ou d'acier, à l'état brut sans manche 

non repassées à. la lime ou à la meule, ni autrement ouvrées.. .. 
Articles ou ustensiles de fer et d'acier, ou dont le fer et l'acier, ou l'un ou l'autre sont 

les matériaux de principale valeur, N.A.P... 

Total.. .. 

Douz. 

Qtx. 

74,868 
201,445 
507,612 

377,050 
6,043 

101,496 
17,581 

390,953 

36,437 

415,331 
14,725 

1,429 
2,418 

63,078 
35,667 
80,677 
83,927 

628,471 

95 

4,994,498 

49,850,258 



Quantité. 

5,698 

21,134 
2,917 

561,423 

307,737 
391,076 

59,261 
324,935 

17,936 

113,010 
136,586 

800 

FER.- TABLEA u 22. 

Importations des marchandises de fer et d'acier, exemptes de droits. 

Articles. 

POUR LES 12 MOIS 
FINISSANT 

EN MARS 1910. 

POUR LES 12 mois 
FINISSANT 

EN MARS 1910. 

Quantité. 

27,708 

720,641 

319,897 
381,797 

82,746 
363,381 

237,881 

283,319 
192,110 

• 1,230 

6,168 Ancres pour les navires.. .. 	 ....Qtx. 
Chaîne malléable, chaîne sans fin, pour lieuses.. .. 	 $ 
Séparateurs de crème, et bols en acier pour.. .. 	 " 
Sépar. de crème,  art, pour la construct, ou la fab.de , quand imp. p. des fab. de sépar. de 

Cr., p. être empl. dans leurs propres fab. à la fabrication de séparateurs de crème .... 
Bouées à gaz:-Les art. et  mat. suivants, lorsqu'imp. par les fab. de bouées à gaz autom. 

et des phates à gaz autorn. p. la  gouv. du Canada ou p. Fexp, à savoir: tubes de fer ou 
d'acier de pl. de 16 p. de dia.; pointes d'acier bridées fab. d'une plaque de bouilloires 
de p. de 5 pds de dia.; boules d'ac. resserré d'un dia. de p. m. de 3 pces; lanternes à 
gaz acétylène et parties d'icelles, et bronze tobin en barres ou baguettes.. 	 " 

Barillets de fusils non encore dégrossis.. .. 	 " 
Baguettes en fer ou en acier, de p. m de 5/16 de p. de dia, pour faire des chaînes.. 	Qtx. 
Fer larn, et tiges d'ac, n'ayant p. pl. de 1X2 p. de dia. ou de larg. p. la  fab. de cl. de f. à ch. 	" 
Baguettes en fer ou en ac, rondes ou lain., en rouleau de p. na. de 9(3 de p. de dia, importées 

par des fab. de fil métallique pour être employées dans leurs nianufactures.. 	 " 
Plaques de fer ou d'acier laminées d'au moins 30pces de largeur et d'au moins 14 de pce 

d'épaisseur, importées pour servir exclusivement à la fabric, de chaudières à vapeur.. 	" 
Fer ou acier en feuilles unies galvanisées... .. 	 " 
Acier en barres, bandes, feuillards, roul, ou bandeL, feuil, ou plaques, de t. grand., épais-

seurs et largeurs, galv. ou end, avec n'inv. quelle mat, ou non, et ébauches p. la fabric. 
des découpures. lorsqu'il vaut plus de 31/2 cents la livre.. .. 

Fer ou acier en fies et bandeL lann, poli ou non,du calibre 14 et plus mince, 	 " 
Feuillard ou fer en lames ou bandes ou autres,du calibre 14 ou plus mince, galvanisé ou 

enduit d'autre métal ou non, N'A.P. 
Tubes en fer pour la fabrication de baguettes de prolongement pour châssis.. .. 	 $ 
Poutres, feuilles, plaques, angles, courbes en fie ou en acier, mâts ou part. de mâts, câbles 

métal, ou chaînes pour navires de bois, de fer,d'acier ou coniposites.. 	 Qtx. 
Bandages de roues de locomotives en acier à l'état brut.. .. 	 " 
Rebuts de fer ou d'acier, vieux et qui ne sont bons qieà être refaçonnés, faisant par- 

tie ou étant recouvrés de navires ayant fait naid. d. L eaux suj. à la jurid. d. Canada 	"  

Valeur. 

22,299 
180,839 
585,148 

227,680 

14,916 

27,363 
5,602 

749,117 

438,744 
1,167,496 

412,110 
648,641 

28,413 
5,866 

173,143 
337,093 

100 

Valeur. 

25,362 
240,704 
387,340 

396,501 

29,829 
1,372 to  

35,461 

965.912 

492,247 
1,127,087 

531,801 
800,034 

41,143 
8,642 

417,981 
451,253 

730 
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103,627 

19,145 

19 

8,610 

765,564 

60,154 

120,409 
3,742 

391,657 

9,331 

54,068 

51,222 

16,351 

289,044 
3,688 

158,438 

157 

21,385 

114 

164,052 

22,896 

9,173 

704,878 

251,041 

209,717 
27,582 

504,556 

6,166 

50,067 

29,003 

43,129 

512,357 
3,206 

181,866 

32 

22,831 . 

tO 

Machineries : - 
Les articles en métal suivants lorsqu'ils doivent être exclusivement empl. dans les opérations 

minières ou métall., à savoir :- machines à abattre la houille, excepté les abattoirs à percus-
sion, mach. à la laver, tarières à houille et forets à houille rotatifs, perforatrices à noyau,  
lampes de sûreté p. les mineurs, part. d'icelles, ainsi que les accessoires p. nettoyer, remplir 
et éprouver telles lampes ; mach. électr. et  magnét. pour la sépar. ou la concentr. des mine-
rais de fer ; fours • p. le traitement des minerais de cuivre, zinc et nickel api). de transfor-
mation des mét. selon les °procédés m.:tall.; plaques de cuivre, plaquées ou non, mach. p. l'ex-
traction des mét. préc. par la chloro-iodure, ou le procédé au cyanide ; d'amalgame; échantil-
lonneurs de minerai autom.; chargeurs autom. ;cornues, pompes à mercure, pyromèt.; fours 
à lingots, nettoyeurs d'amalg.; soufflets p. h.-fourneaux; tubes en fer forgé, soudés à plat, file-
tés ou assernb. ou non, de pl. de 4 pces de dia.,.et part. intégr. de toute machinerie mention-
née d. ce paragr.; souffleurs de fer ou d'acier ernpl. p. la  fonte des min., ou p. la réd., sépar. 
ou rata°. des métaux, fours rotatoires, grils touries de 12.-fourn, et pots à. scories d'une cl. ou 
la roche minérale ou de l'argile; diables p. scornants et fours à mét. p. le grill, du min., de 
esp. n. fabr. au  Canada; lavoirs, vanneuses et tables pour laver les schlammes adaptées pour 
l'exploitation des mines d'or .... • • • • .. • • • • • • • • • • • • . • • • • • • $ 

Machines et accessoires de fer ou d'ac. d'une cl.ou espèce non fabr. au  Canada, et ascen- 
seurs et Mécan. de dragues flottantes, lorsqu'elles sont p. l'us. excl. des in. d'or d'alluvion. 	" 

Machines et app.. à forer et foncer des puits p. l'eau, le gaz nat. ou l'huile, et p. la re- 
cherche d. min., non comp. la  force mot, lorsque ces mach. s. d'une cl. ou esp. n. f. au C. 	" 

Machines à faire des briquettes.. .. 	 . 	.. • • • . . • . • . • . • • • • • • • 	" 
Presses à impr. les journaux vendues à pas m. de $1,500 ch., prix du détail, d'une classe ou 

espèce non fabriquées au Canada.. .. 	 ..Nombre 
Outils ou mach. de t. sortes non fab. au  Canada jusqu'au type voulu, nécess. pour toute 

fab. à être et. au Canada p. la fab. de carabines pour le gouvernement du Canada... 	$ 
Matériaux ou parties de, non finis, et vis, noix,bandes et ressorts, p. être empl. dans les 

carabines à être fab. dans n'importe quelle fabrique p. le gouvernement du Canada. 	" 
Machines de toutes sortes, et fer et acier de construction, qui entrent dans la constr. et  

l'outillage des fabriques pour la fabrication du sucre de betteraves .. 	. . 	 " 
Machines d'une catégorie ou espèce non fabr. au  Canada, et part. de ces mach. p. la  fabri- 

cation de la ficelle, des cordages ou de la toile, ou p. la prép. de la fibre de lin.. 	" 
Versoirs ou socs ou pl. de charrues, ou aut. pl. p. instr. aratoires, coupés de dimensions 

dans d. pl. d'acier lam., mais ni moulées ni poinçonnés, ni polis, ni autrem. ouvrés.. Qtx. 
Boules d'acier adaptées pour l'usage de roulettes de machineries ou de voitures. . 	. 	$ 
Acier pour scies et hacne-paille, taillé de grandeur, mais non autrement fabriqué. .. . 	Qtx. 
Ruban d'acier et fil d'acier plat, imp. au  Canada par les fabric. de clôtures dites " Buck- 

thorn strip fencing," p. s'en serv. excl. d. leurs pr., fab., p. la fabr., de cette sorte de clôt. 
Fil d'acier de Bessemer p. ressorts des nos 10, 12 et 13 respectivement, et fil y ressemblant 

des nos. 11 et 12 respect., imp. par les fabricants de sommiers, pour être employés ex- 
clusivement dans leurs propres fabriques.. .. 	 .. • • . • • • • • • • • • • • 	" 



FER.-TABLEAU 2 .- (Suite). 

Importations des marchandises de fer et d'acier, exemptes de droits. 
--- --- 	 

POUR LES 12 moIs 
FINISSANT 

Articles. 	 EN MARS 1910. 

Poun LES 12 mors 
FINISSANT 

EN MARS 1911. 

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

Acier de creuset en feuilles, 11 à 16, de 21/2 ft 18pces de largeur, importé pour des fabric- 
de couteaux de faucheuses et de moissonneuses pour s'en servir d. leurs propres fabr.. 

Acier du calibre n° 20 et au-dessous, mais pas pl.mince que le calibre n° 30, devant être 
empl. d. la  fab. des lames de corsets, des ress.d'horloge et des lames p. sem. de chaus- 
sures, imp. par les fab. de tels art. p. usage exclusif dans leurs propres fabriques.. .. 

Fil d'acier plat, du calibre n° 16 ou plus fin, importé par les fabricants de tiges de cri- 
nolines et de corsets, etc.. .. 

Acier du calibre n° 12 et au-dessus, mais pas p1. mince que le n° 30, imp. par les fab. de 
boucles, d'agrafes à fermoir, d'attaches de bois de lits et de roulettes de meubles ou de 
grappins ou cramp., p. être empl. excl. à la fab.de  tels art , dans leurs propres fabriques. 

Acier des calibres nos 24 et 17, en feuilles de 63 pces de long., imp. par les fabr. de douil-
les à support de soufflets de voitures, pour être employés à. la fabrication de ces arti-
cles, dans leurs propres manufactures.. 

Ressorts en acier pour la fabric. des bandes chirurgicales, imp. par des fabricants, pour 
être employés dans leurs manufactures.. .. 	 .. Liv. 

Baguettes de fer de Suède, laminées pour clous,de moins de 1/2 pce de diamètre, pour la 
fabrication des clous de fer à cheval. .. 	 Qtx. 

Tubes d'acier sans joints d'une valeur de pas moins de 31/2 cents la livre.. .. 	. 	" 
Tubes d'acier lam., assemblés, carrés, empl. d. la  fabric. des instruments aratoires.. .. 	$ 
Tubes d'acier lam., sans joints, non assemblés ou soudés, d'un dia , ne dép. p. 11/2 p.,N.A.P. 	" 
Tubes de ch. à vap, en acier ou fer forgé, y compris les tubes et carneaux can., pour chau-

dières 
Acier imp. par les fabr. de carabines, .pour servir à fabr. les pièces non enco7n egrossies des 

carab., quand ces pièces doivent servir aux car. fabriquées pour le gouv. canadien. 	$ 
Fil barbelé en fer ou en acier pour clôtures.. 	 Qtx. 
Fil d'acier fondu au creuset, estimé au moins à1.6 cents la livre.. .. 	 . .. Liv. 
Fil de fer ou d'acier, courbé ou non et galv., des calibres numéros 9, 12 et 13 .. 	 Qtx. 
Fil d'acier, évalué à 2% cts au m. la livre,  imp.  par des fab. de cordage, pour être em- 

ployé exclusivement dans la fabrication de cordes et de cordages.. .. 	 " 

Qtx. 

CG 

IC 

‘C 

C C 

13,830 

87 

12,950 

3,123 

1,565 

2,265 

19,208 
1,448 

351,576 
6,264 

763,538 

34,765 

55,095 

360 

46,665 

7,859 

3,090 

479 

39,313 
11,758 

163 
11,459 

52,290 

4,180 
765,427 

1,450 
1,524,742 

136,715 

14,118 

1,118 

6,286 

4,704 

1,440 

1,200 

20,420 
2,751 

• • • • .. .... 

345,108 
16,939 

637,393 

46,311 

57,518 

2,771 

40,240 

14,268 

3,132 

438 

47,039 
20,015 

17,777 

573,579 

743,527 
2,479 

1,243,580 
180,832 

Total.. .. 10,101,939 11,448,428 



Pour les 12 mois se 
terminant le 30 Juin 

1910. 

Pour les 12 mois se 
terminant le 30 Juin 

1911 Articles. 

Valeur. Quantité. Valeur. Quantité. 

Fer en gueuse 	 Petites tonnes. 
Vieux fer de rebut, bon seulement 

à être refaçonné 	  
Fer en barre 	  
Acier en barres ou en baguettes. 
Acier en baguettes pour la fabrica- 

tion du fil de fer 	  
Tous autres 	  
Acier en massels, lingots et loupe 	 " 
Acier en cercles, bandes ou recourbé " 
Rails d'acier loonr chemins de fer 	 " 
Feuilles et plaques (fer) 	 
Feuilles et plaques (acier) 	 ‘‘ 
Feuilles et plaques (plaques de fer- 

blanc,ferblanc terne et ferrets) 	 " 
Fer et acier de construction 	 
Fil de fer (barbelé) 	  
Fil de fer (tous autres) 	  
Clous et carvelles. 
Coupés 
Fil de fer 	  
Tous antres,y compris les broquettes " 
Tuyaux et accessoires. 	 
Calorifères et bouilloires pour le 

chauffage des maisons 	 <. 

75,2701 1,135,509 145,8671 2,090,722 

14,071.6 	195,316 	48,349 .8 	609,191 
5,802.7 	216,228 	11,1571 	363,283 

27,736 	781,335 	19,825 -9 	527,306 

	

75,050.9 2,390,235 	92,268.0 2,822,424 
14,395 	306,268 	56,433 .4 1,113,957 

4,617.5 	200,655 
30,525.6 	801,084 	43,752 8 1,168,101 
25,290 	1,264,985 	23,894.2 1,139,918 

128,277 	4,875,466 174,055 9 6,437,414 

11,892.6 	826,929 	23,008 .8 1,607,458 
74,574 	2,828,338 	89,201.3 3,496,033 
18,202.5 	839,818 	16,182 	707,893 
29,950 	1,290,835 	35,097.6 1,483,075 

1,097.5 	39,085 	1,854 9 	56,034 
693 .5 	37,452 	376 	22,968 
328 	20,021 	845 .9 	56,163 

	

37,031.9 1,618,181 	36,264.4 1,640,592 

3,090.6 	201,989 
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FER.—TABLEAU  -23. 

Importations au Canada de fer et d'acier des Etats -Unis. 

574,807.0 19,673,740 821,526.4 25,544,421  

Compilés du ministère du commerce et de la navigation des Etats-Unis, 1911, 
Washington D. C. 

t Compris dans ( Tous autres articles fabriqués d'acier, ) en 1910. 
I II 	 II 	 II 	 el 	 II 	 II 	 II 	 II

• 	1911. 

( Suite du tableau à la page suivante. ) 
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5,076 

2,268 

69 

4,016 
1,590 
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FER.-TABLEAU 23-Suite. 

Importations au Canada de fer et d'acier des Etats-Unis. 

1910, 1911. 

Articles. 
Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

Ferronnerie et Outils pour les Constructeurs. 
Serrures, pentures et autres ferronne- 

ries pour les constructeurs 	  
Scies 	  
Outils non spécifiés ailleurs 	  
Roues de wag.de  chemins de f. Nombre 	6,592 
Moulages non spécifiés ailleurs 	  

Coutellerie- 
De table 	  
Toute autre 	  
Armes à feu 	  

Machinerie, Machines, et parties de- 
Machines à additionner 	 
Outillage de brasseries 	  
Régistres au comptant 	 Nombre 	724 
Machines électriques 	 
Outillage de buanderies 	  
Outillage pour l'industrie métallurgique 

(y compris les accessoires) 	 
Outillage minier 	  
Presses à imprimer, et parties de 	 
Pom p., et machineries pour le pompage. 
Outillage pour la réfrigeration, la fabri- 

cation de la glace, etc 	 
Machines à coudre, et parties de 	 
Outillage pour fabriquer les chaussures. 	 
Mach. à vap., et parties de (feu) 	Nombre 	16 
Machines à vapeur, et parties 

de (locomotive) 	fi 	 65 
Machines à vapeur, et parties 

de (stationnaire) 	11 	 3,173 
Mach. à vap., et p. de (traction) 	" 	1,296 
Machines à vapeur, et parties 

de (toutes autres machines, et 
parties de machines) .....  	" 	..... ....... 

Outillage de raffinerie pour le sucre 	  
Machines à écrire, et parties de 	 
Moulins à vent, et parties de 	......... 
Outillage pour travailler le bois 	  
Tous autres outillages 	  

Coffres-forts 	 Nombre 	2,960 
Balances et romaines 	  
Poéles, fourneaux, et parties de 	  
Tous autres produits fabriqués de 	 

Valeur totale 

1,272,969 
203,262 

1,025,979 
66,505 

904,412 

12,226 
109,039 
305,016 

45,260 
1,151,449 

124,325 

336,172 
734,631 
756,493' 
456,358 

462,128 
228,421 

7,199 

247,979 

840,418 
2,094,247 

1,366,650 

430,737 
40,041 

349,094 
7,343,794 . 

136,684 
109,181 . 
635,900.  

6,357,049.  

28,153,628. 

 47,827,568 . 

3,967 

1,585,231 
4,883 

647,152 
78,692 

454,596 
10,383,946 

209,092 
138,674 
832,447 

8,569,792 

38,738,575 

64,282,996 

1,560,793 
283,785 

1,417,144 
71,588 

1,439,080 

123,231 
416,129 

320,326 
112,405 
197,597 

1,664,668 
139,008 

766,127 
912,270 

1,057,876 
634,343 

73,193 
436,059 
266,998 

345,618 

852,n5 
2,743,147 

* En 1911, compris sous l'entrée: "toute autre coutellerie." 
t En 1911, compris dans l'item : "locomotive." 
t En 1910, compris dans l'item :  "toute autre machinerie." 



Année Valeur. Prix par 
livre. 

Prix par 
livre. Valeur. Livres. Année 

civile. 

PLOMB. 

Les statistiques qui sUivent de la production du plomb au Canada en 
1911, sont basées sur les rapports envoyés directement par les sMelters et re-
présentent la quantité de plomb raffiné au Canada et expédiée sous forme de 
plomb en saumons mous ou de produits ouvrés. 

En 1911, le rendement provenait presqu'entièrement des mines de la. 
Colombie Anglaise et l'on constate une diminution considérable, la produc-
tion étant de 23,784,969 livres, cette année-là, contre 32,987,508 livres en 
1910. Une faible expédition a été faite de la Province de Québec, mais il a 
été impossible de se procurer des chiffres quant à celle-là. 

En estimant la production du plomb, pour 1911, on s'est servi du prix 
moyen par livre, à Montréal. Le marché new-yorkais est pratiquement fermé 
au plomb canadien, à cause du tarif élevé et quant au prix du marché london-•

nien, il faut y ajouter le coût du transport, etc., pour atteindre le marché 
canadien. Le prix à Montréal ou à Toronto est plus bas qu'à New-York et 
plus élevé qu'à Londres et il est probablement plus équitable, lorsqu'il s'agit 
d'évaluer la production canadienne. 

Les statistiques indiquant la production du plomb depuis 1887, sont don-
nées dans le tableau suivant : 

PLOMB. — TABLEAU 1. 

Production annuelle. 

C ts . 	8 	 Cts. 	$ 

1887. ...... . 	204,800 	5.400 	9,216 	1900 	 63,169,821 	4.370 	2,760,521 
1888 	674,500 	4.420 	29,112 	1901 	 51,900,958 	4.334 	2,249,387 
1889.. ..... 	165,100 	3.930 	6,488 	1902 	 22,956,381 	4.069 	934,095 
1890 	105,000 	4.480 	4,704 	1903 	 18,139,283 	4.237 	768,562 
1801...... 	88,665 	4.350 	3,857 	1904 	 37,531,244 	4.309 	1,617,221 
1892 	808,420 	4.090 	33,064 1905 	 56,864,915 	4.707 2,676,632 
1893 	 2,135,023 	3.730 	79,636 	1906 	 54,608,217 	5.657 	3,08,187 
1894 	 5,703,222 	3.290 	187,636 	1907 	 47,738,703 	5.325 	2,542,086 
1895.. ..... . 16.461,794 	3.230 	531,716 	1908— 43,195,733 	4.200 	1,814,221 
1896. 	 24,199,977 	2.980 	721,159 	1909 	 45,857,424 	*3.690 1,692,139 
1897 	 39,018,219 	3.580 	1,396,853 	1910 	 32,987,508 	3.687 	1,216,249 
1898 	 31,915,319 	3.780 	1,206,399 	1911 	 23,784,969 	t3.480 	827,717 
1899 	 21,862,436 	4.470 	977;250 

* En 1909 et 1910, les prix moyens à Toronto, tels que côtés par "Hardware and 
Metal" Pour les années antérieures les prix moyens àNew.York, tels que cotés par 
le "Engineering and mining Journal". 

t Prix moyen à Montréal en 1911. Cotations fournies par MM. Thos. Robertson & Co., 
Montréal, Qué. 
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Plomb raffiné 
produit. 

Plomb raffiné 
produit. Année. Année. 

1904 	  
1905 	  
1906 	 
1907 	  

7,519,440 
15,804,509 
20,471,314 
26,607,461 

1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

36,549,274 
41,883,614 
32,987,508 
23,784,969 

100 

Antérieurement à 1904, les minerais de plomb extraits au Canada, étaient 
ou exportés sous forme de minerai, ou traités dam les hauts-fourneaux cana-
diens, pui exportés sous forme de lingots bruts, pour être raffinés à l'étranger. 
Une raffinerie de plomb, où l'on emploie le procédé électrolytique de Bett, est 
maintenant exploitée à Trail, C. A., en connexion avec le smelter de l'endroit, 
et elle a subi de nombreux agrandissements, jusqu'au point qu'à l'heure ac-
tuelle on y traite les lingots bruts, provenant de la réduction de pratiquement 
tous les minerais de plomb de la Colombie Anglaise. 

Le plomb en saumon, l'or fin, l'argent fin, l'antimoine raffiné, le sulfate 
de cuivre et le métal babbitt, sont produits à la raffinerie et l'on manufacture 
également sur les lieux, le tuyau de plomb. Il y a un marché pour le plomb 
raffiné au Canada, aux Etats-Unis et en Orient. De la quantité employée au 
Canada, la plus grande partie est consommée dans la fabrication du blanc de 
plomb, pour laquelle le produit de Trail a spécialement de la valeur, à cause 
de sa pureté. 

La production de plomb raffiné, y compris le plomb en saumon et le 
tuyau de plomb, etc., a été comme suit : 

Le prix du plomb à Londres est en moyenne de 1/2  à 2 cents plus bas par 
livre, qu'à New-York. 

Le prix moyen pour le plomb mou, sur le marché de Londres, en 1911, a 
été de £13, 19s. 3d., par grosse tonne (ce qui équivalait à 	"s-cenp la livre) 
comparativement à £12, 19s. (2,775 cents la livre), en 1910 et Ca,. 1s. 8d./ 
(2,803 cents la livre) en 1909. 

Le prix du plomb sur le marché canadien à Montréal, tient le milieu 
entre New-York et Londres. Montréal est le principal marché du Canada. Le 
prix d'hiver est à peu près le même et à Toronto et à Montréal, mais durant 
l'été, le prix diminue à Montréal, à cause du coût du transport, d'environ 10 
cents par 100 livres par rapport à Toronto. 

Le prix moyen du. plomb à Montréal, en 1911, a été de 3,480 cents la 
livre, contre 2,992 cents à Londres et 4.420 cents à New-York. 

La moyenne mensuelle et annuelle des prix du plomb à Montréal, pour 
les derniers cinq ans, est donnée dans le tableau ci-dessous. 



Mois. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906: 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 

Janvier 	 4.35 4.000 4.075 4.347 4.552 5.600 6.000 3.691 4.175 4.700 
Février 	 4.35 4.075 4.075 4.375 4.450 5.464 6.000 3.725 4.018 4.613 
Mars 	  4.35 4.075 4.442 4.475 4.470 5.350 6.000 3.838 4.986 4.459 

vril 	  4.35 4.075 4.567 4.475 4.500 5.404 6.000 3.993 4.168 4.376 
- • 
	  4.35 4.075 4.325 4.423 4.500 5.685 6.000 4.253 4.287 4.315 

Juin 	  4.35 4.075 4.210 4.196 4.500 5.750 5.760 4.466 4.350 4.343 

	

Juillet    4.35 4.075 4.075 4.192 4.524 5.750 5.288 4.447 4.321 4.404 
Août 	  4.35 4.075 4.075 4.111 4.665 5.750 5.250 4.580 4.363 4.400 
Septembre 	 4.35 4.075 4.243 4.200 4.850 5.750 4.813 4.515 4.342 4.400 
Octobre 	 4.35 4.075 4.375 4.200 4.850 5.750 4.750 4.351 4.341 4.400 
Novembre 	 4.35 4.075 4.218 4.200 5.200 5.750 4.376 4.330 4.370 4.442 
Décembre 	 4.15 4.075 4.162 4.600 5.422 5.900 3.658 4.213 4.560 4.500 

4.483 
4.440 
4.394 
4.412 
4.373 
4.435 
4.499 
4.500 
4.485 
4.265 
4.298 
4.450 
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Prix du plomb en saumon à Montréal. 

1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	I 	1911. Mois. 

Janvier 	  
Février 	  
Mars 	• 
Avril 	  
Mai 	  
Juin 	  
Juillet 	  
Août 	  
Septembre 	  
Octobre 	  
Novembre 	  
Décembre 	  

4.94 	3.67 	3.35 	3.48 	3.31 
4.88 	3.60 	3.38 	3.40 	3.32 
4.92 	, 	3.54 	3.42 	3.34 	3.34 
4.92 	3.44 	3.35 	3.21 	3.26 
4.84 	3.21 	3.26 	3.13 	3.20 
4.93 	3.11 	3.23 	3.15 	3. .27 
4.98 	3.17 	3.12 	3.13 	3.33 
4.69 	3.31 • 	3.08 	3.11 . 	3.45 
4.85 	3.24 	3.14 	3.11 . 	3.63 
4.56 	3.29 	3.26 	3.23 	3.77 
4.25. 	3.42 	3.28 	3.31 	3.93 
3.65 	' 3.37 	3.34 	3.35 	3.95 

Moyenne ...... - .... 4.701 	3.364 	3.268 	3.246 	3.480 

* Prix des producteurs, au char rendus it Montréal, tels qu'ils nous ont été fournis 
par NEW. Thos. Robertson Sz Co. Ltd, dé Montréal. 

Les prix moyens par mois du plomb New-York, selon les cotations dans 
le "Engineering and Mining Journal," Sont donnés dans le tableau suivant: 

Prix moyens, par mois, du plomb à New-York, en cents, par livre. 

Moyenne 	 4.33 4.069 4.237 4.309 4.707 5.657 5.325 4.200 4.273 4.446 4.446 
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La moyenne des prix mensuels du plomb mou, à Londres, Angleterre, 
tels que publiés par Julius Matton, de Londres et " Métallgesellschaft," de 
Franckfort-sur-le-Main-, a été comme suit, de 1902 à 1911 : 

Moyenne des prix mensuels du plomb à Londres, en £, par grosse tonne. 

Mois. 	 1902.  	1903.  	1904.  	1905.  	1906.   

	 _ 	  

£ 	s. 	d. 	£ 	s. 	d. 	£ 	s. 	d. 	£ 	s. 	d. 	£ 	s. 	d. 

Janvier  	10 	11 	4 	11 	6 	1 	11 	11 	2 	12 	17 	6 	16 	17 	6 
Février 	11 	12 	4 	11 	14 	2 	11 	11 	10 	12 	9 	3 	16 	0 	4 
Mars   	11 	10 	2 	13 	4 	6 	12 	... 	9 	12 	5 	11 	15 	17 	9 
Avril 	11 	11 	11 	12 	8 	1 	12 	5 	1 	12 	13 	2 	15 	16 	6 
Mai   	11 	12 	... 	11 	16 	... 	11 	15 	11 	12 	15 	3 	16 	13 	6 
Juin  	11 	5 	5 	11 	8 	9 	11 	10 	5 	13 	. . 	

" 

	

. . 	16 	15 	6 
Juillet   	11 	4 	8 	11 	7 	8 	11 	13 	4 	13 	12 	2 	16 	11 	7 
Août 	11 	2 	5 	11 	2 	11 	11 	14 	9 	13 	19 	2 	17 	1 	3 
Septembre 	10 	17 	10 	11 	3 	4 	11 	15 	9 	13 	1918. 	4 	4 
Octobre 	10 	14 	11 	11 	2 	2 	12 	9 	14 	13 	"7 	19 	7 	9 
Novembre 	 10 	14 	4 	11 	2 	2 	12 	17 	10 	15 	6 	9 	19 	5 	6 
Décembre  	10 	15 	1 	11 	. 3 	7 	12 	15 	6 	17 	1 	... 	19 	12 	6 

Moyenne annuelle 	11 	5 	3 	11 	11 	7 	11 	19 	8 	13 	14 	5 	17 	7 	... 

Mois. 	 1907.  	1908.  	1909.  	1910.  	1911.   

£ 	8. 	d. 	£ 	s. 	d. 	£ 	s. 	d. 	£ 	s. 	d. 	£ 	s. 	d. 

Janvier .. ....... ......  	19 	16 	8 	14 	10 	6 	13 	3 	6 	13 	3 	11 	13 	. 	8 
Février.... ..... ..  	19 	11 	6 	14 	5 	6 	13 	5 	5 	13 	7 	3 	13 	1 	11 
Mars   	19 	14 	7 	14 	1 	4 	13 	8 	8 	13 	2 	9 	13 	2 	11 
Avril  	19 	16 	4 	13 	13 	10 	13 	7 	... 	12 	13 	9 	12 	18 	5 

. 	 Mai 	 19 	17 	7 	13 	2 	7 	13 	5 	3 	12 	11 	8 	12 	19 	2 
Juin   	20 	6 	. 	12 	15 	7 	13 	2 	4 	12 	13 	9 	13 	5 	5 
Juillet 	20 	8 	2 	12 	19 	6 	12 	13 	3 	12 	11 	8 	13 	10 	11 
Août   	19 	5 	3 	13 	9 	loi 12 	10 	6 	12 	10 	10 	14 	1 	4 
Septembre 	19 	17 	6 	13 	3 	6 	12 	15 	3 	12 	12 	6 	14 	15 	1,, 
Octobre  	18 	13 	... 	13 	7 	3 	13 	4 	4 	13 	2 	... 	15 	6 	11 
Novembre  	17 	4 	11 	13 	12 	2 	13 	1 	cli 13 	4 	6 	15 	15 	5 
Décembre 	  14 	9 	4 	13 	3 	6 	13 	2 	11i 13 	3 	9 	15 	13 	4 

Moyenne annuelle 	19 	1 	10 	13 	10 	5 	13 	1 	8 	12 	19 	... . 13 	19 	3 

Primes.— En 1901, et de nouveau en 1903, le gouvernement du Do-
minion,_afin d'encourager l'industrie du plomb, a autorisé le paiement d'une 
prime sur la production du plomb. 

L'acte de 1903 pourvoyait au paiement en vertu de certaines conditions, 
de 75 cents par 100 livres, pour le plomb contenu dans le minerai extrait et 
traité en Canada, avec l'entente que lorsque le prix étalon du plomb en sau-
mon, à Londres, Angleterre, dépasserait £12 10s, par tonne de 2,240 livres, 
la prime serait réduite en proportion du montant de cet excédent Ainsi, 
lorsque le prix du plomb s'éleva à Londres, jusqu'à £16 et au-delà par grosse 
tonne, on abandonna de payer la prime. Comme sur le marché de Londres, 
le prix du plomb dépassa £16 pendant une période assez considérable, en 1906 
et 1907, la prime que l'on eût à payer au cours de ces années-là, fut compara-
tivement faible. 
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L'acte de 1903, décrétait que le paiement de cette prime serait discon-
tinué le 30 juin 1908, et comme une partie seulement des fonds affectés à 
cette fin avait été employée, une nouvelle loi fut adoptée cette année-là, dé-
crétant le paiement d'autres primes au taux de 75 cents par cent livres, soit 
approximativement £3,10 s. par tonne de 2,240 livres, sujet à la restriction 
que lorsque le prix du plomb à Londres excéderait £14,10 s., la prime subira 
une réduction égale à l'écart en sus. 

Nous reproduisons ci-dessous le texte de la loi et du règlement basé 
sur cette loi:— 

7-8 EDOUARD VII, CHAP. 43. 

LOI CONCERNANT LE PAIEMENT DE PRIMES SUR LE PLOMB CONTENU DANS LES 

MINERAIS PLOMBIFÈRES DE PÛOVENANCE CANADIENNE. 

(Sanctionnée le 20 juillet 1908 ). 

Considérant que les dispositions d'une loi rendue le 24ème jour d'oc-
tobre 1903, chap. 31, des statuts de 1903, ont autorisé le paiement d'une 
prime sur le plomb contenu dans les minerais plombifères de provenance 
canadienne, jusqu'à concurrence de cinq cent mille dollars pour un même 
exercice jusqu'au 30ème jour de juin 1908; et considérant que la somme 
totale payée en prime sous le régime de ladite loi, jusqu'au trente et unième 
jour de mars 1908, s'est élevée à six cent soixante-sept mille quatre cent 
quatre dollars et qu'il y' aura encore probablement à payer, jusqu'au trente-
et-unième jour de juin 1908, une somme de quarante-cinq mille dollars, ce 
qui, sur la somme totale des paiements autorisés par les dispositions du dit 
chapitre 31, laissera non payée une somme d'environ un million sept cent 
quatre-vingt-huit mille soixante-dix-huit dollars: à ces causes, Sa Majesté, 
de l'avis et du consentement du 'Sénat et de la Chambre des Communes du 
Canada, décrète: 

1. Le Gouverneur en Conseil peut autoriser le paiement d'une prime de 
soixante-quinze cents par cent livres sur le plomb contenu dans les minerais 
plombifères de provenance canadienne, à compter du premier jour de juillet 
1908, la dite prime payable au producteur ou au vendeur de ces minerais. 

Toutefois la somme à payer à titre de prime de l'espèce ne doit pas 
excéder cinq cent mille dollars en aucune année prenant fin le trentième jour 
de juin, toutefois aussi lorsque le ministre chargé de l'exécution de la pré-
senté' loi aura acquis la certitude que le prix courant du plomb en saumons, 
à Londres, excède quatorze livres dix shillings sterling la tonne de deux mille 
deux cent quarante livres, cette prime subira une réduction égale à l'écart 
en sus. 

La somme totale payable en prime sous le régime du chapitre 31 des 
statuts de 1903 et de la présente loi ne peut dépasser deux millions cinq 
cent mille dollars. 

2. Le paiement de la dite prime peut se faire à toute époque jusqu'à 
concurrence de soixante pour cent sur la loi de bordereaux de fonderie éta-
blissant que le minerai a été livré pour être fondu à une usine canadienne. 

Les autres quarante pour cent pourront se solder en fin d'exercice, sur 
preuve que tout lé minerai a été fondu au Canada. 

Si, à la fin de l'exercice, il appert qu'au cours de l'année la produc-
tion du plomb sur laquelle est autorisée la prime a dépassé trente-trois mille, 
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trois cent trente-trois tonnes de deux mille livres, la prime doit être réduite 
à proportion, de façon que le montant pour l'exercice, n'en dépasse pas le 
chiffre limité mentionné en l'article premier. 

3. Si en quelque temps que ce soit le gouverneur en Conseil est con-
vaincu que les prix de transport et du traitement des minerais de plomb 
en Canada sont excessifs ou qu'il existe des inégalités qui empêchent la fu-
sion de ces minerais de se faire en Canada à des conditions raisonnables, 
le gouverneur en Conseil peut autoriser le paiement de la prime, réduite 
selon qu'il juge à propos, sur le plomb contenu dans ces minerais de prove-
nance canadienne et exportés pour être traités à l'étranger. 

4. Si en quelque temps que ce soit le gouverneur en Conseil devient 
convaincu qu'il se fabrique en Canada des produits de plomb tirés directe-
ment des minerais plombifères extraits des mines du pays, sans l'interven-
tion du procédé de la fusion, le gouverneur en conseil peut statuer ainsi qu'il 
jugera équitable de faire pour étendre le bénéfice de la présente loi aux 
producteurs de ces minerais. 

5. Les primes payables sous le régime de la présente loi prendront fin 
le trentième jour de juin mil neuf cent treize . 

6. Le gouverneur en Conseil peut faire les règlements nécessaires pour 
la mise à effet de la présente loi. 

RÈGLEMENTS d'après les dispositifs de l'acte 7-8, Edouard VII, Chap. 43, 
intitulé : "Un acte concernant le paiement de primes sur le plomb con-
tenu dans les minerais plombifères de provenance canadienne." 

(tels qu'autorisés par un ordre en Conseil le 3 août 1908). 

1. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie est chargé de l'adminis-
tration de cette loi. 

2. Tous les producteurs ou vendeurs de minerais plombifères qui dé-
sirent se prévaloir des dispositifs de l'acte cité ci-dessus, et recevoir la prime, 
devront avant de réclamer de telles primes notifier au Ministre leur intention -
de réclamer en vertu des dispositifs de cet acte, et déclarer le nom de la 
mine  produisant tel minerai, où elle est située, les noms du président, du se-
crétaire et du gérant, aussi bien que le nom de l'officier autorisé à faire la ré-
clamation. On devra donner avis au ministre de tous changements qui 
pourront survenir quant à la propriété et à l'administration de la mine. Là 
où la prime est réclamée par des locataires, on devra produire le consente- . 
ment du propriétaire. 

3. Toutes réclamations pour le paiement de la prime devra être faite 
et établie sous serment par le gérant de la mine ou par l'officier autorisé à 
faire la réclamation. 

4. 'Les réclamations devront être faites chaque mois, c'est-à-dire immé-
diatement à la fin de chaque mois du calendrier et devront être dans telle 
forme et contenir telle preuve que le ministre jugera nécessaire de temps 
en temps. 

5. Aucunes réclamations faites autrement que conformément à ces ré-
glements, et dans la forme exigée par le ministre, ne seront reconnues, ac-
ceptées ou payées par le ministre. 



Année finissant. 

	

Juin 30, 1899 	  

	

" 80, 1900 	  

	

" 30, 1901 	 
" 30, 1902 

	

" 30, 1903 	  

	

" 30, 1904 	 

	

" 30, 1905 	  

	

" 30, 1906  	

Primes 
payées. 

76,665 
43,335 
30,000 

4,380 
195,627 
330,645 
90,196 

Année finissant. 

Mars 31, 1907 (9 mois) 	 

	

" 31, 1908 	 

	

" 31, 1909 	  

	

" 31, 1910 	  

	

" 31, 1911 	 

	

" 31, 1912 	  

Total 	  

Primes 
payées. 

1,995 
51,001 

307,433 
340,542 
248,534 
179,288 

1,899,641 
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6. Le traitement de tous les minerais de cette sorte devra être en tout 
temps sous la surveillance de l'officier du ministère du Commerce et de 
l'Industrie, nommé ou détaché dans ce but. 

7. L'officier surveillant peut en aucun temps, demander et se faire 
remettre une partie de l'échantillon du parquet de n'importe quel minerai, 
délivré au smelter pour des fins de traitement. 

8. Le taux de la prime devra être calculé d'après les cotations de Lon-
dres au jour où le minerai est mis en stock au smelter, tel jour ne devant 
pas être postérieur au dernier jour du mois du calendrier durant lequel le 
minerai a été déchargé des wagons dans les cours du smelter. 

9. La teneur en plomb des minerais devra pour les fins de cet acte, 
être constatée par l'essai par le feu, tel que la chose se pratique dans le com-
merce. 

10. Les livres des prétendants et ceux de la fonderie où le minerai est 
fondu, devront en n'importe quel temps être ouverts à l'inspection de l'offi-
cier surveillant et de n'importe quel officier du ministère du Commerce et 
de l'Industrie, qui peut être détaché par le ministre dans ce but. 

11. Toutes réclamations devront être établies sous serment par le gérant 
de la fonderie où les minerais sont fondus et devront être vérifiées et cer-
tifiées par l'officier du ministère du Commerce et de l'Industrie, nommé 
pour surveiller l'opération à l'usine où elle a été faite. 

12. Le coût de la surveillance devra être payée par les réclamants et 
il peut être déduit au prorata de la quantité de minerai fondu durant l'an-
née fiscale, du montant payable aux réclamants, à la fin de chaque année 
fiscale." 

Etat des primes payées sur le plomb durant les années fiscales 1899 à 1912. 

Exportations et importations.—Selon les rapports du Commerce et de 
la Navigation, la quantité totale de plomb, exportée sous forme de minerai, 
de concentrés et de saumons, durant l'année civile 1911, a été de 137,061 
livres, évaluées à $4,632, comparativement à 7,759,053 livres, évaluées à 
$249,482 en 1910. 



PLOMB EN MINERAI, 
CONCENTRÉS, ETC. 

PLOMB EN SAUMONS. 

Livres. 	Valeur. I Livres. Valeur. 

1908. 
Aux Etats-Unis 	  
Aux autres pays 	  

Total 	  
1909. 

Aux Etats-Unis 	  
Aux autres pays 	  

Total 	 
1910. 

Aux Etats-Unis 	 
Aux autres pays 	  

Total 	  
1911. 

Aux Etats • Unis 	  
Aux autres pays 	  

	

719,086 	20,514 	168,866 

	

3,792,845 	132,880 13,773,797 

	

4,511,031 	153,394 13,942,663 

	

6,096,852 	126,478 	280 

	

129,216 	6,100 11,301,680 

	

6,226,068 	132,578 11,301,960 

	

46,800 	1,308 	59,605 
	  7,652,648 

	

46,800 	1,308 7.712,253 

	

65,100 	1,826 	71,961 

5,329 
463,731 

Total 	  65,100 I 	1,826 	71,961 2,806 

469,060 

8 
361,056 

361,064 

2,295 
245,879 

248,174 

2,806 
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Les exportations en détail, de 1908 à 1911, ont été comme suit:- 

Exportations de plomb de 1908 à 1911. 

Les exportations de plomb depuis 1873, sont données dans le tableau 2. 

PLOMB.-TABLEAU 2. 

Exportations de plomb. 

Année Civile. 	( Livres. Valeur. A nnée Civile. Livres. Valeur.- 

1873 	  
1874 	  
1875 	 
1876 	  
1877 	  
1878 	  
1879 	  
1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888. 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  

8 
1,993 1893. 

127 1894. 
7,510 1895. 

66 1896. 
720 1897. 

1898. 
230 1899. 

1900. 
1901. 

32 1902. 
5 1903. 

36 1904. 
1905. 
1906. 

724 1907. 
18 1908. 
18 1009. 

1910. 
5,000 1911. 
2,509 

5,792,700 
23,075,892 
26,480,320 
43,802,697 
87,375,678 
15,799,518 
57,642,029 
45,590,995 
17,761,484 
18,624,303 
25,868,823 
41,657,403 
21,436,022 
25,591,883 
18,454,594 
17,528,028 
7,759,053 

137,061 

3,099 
144,509 
435,071 
462,095 
925,144 
885,485 
466,950 

1,917,690 
1,804,687 

457,170 
426,466 
559,461 

1,046,541 
736,007 

1,029,898 
622,454 
493,642 
249,482 

4,632 
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Les principales importations de plomb durant les années civiles 1909, 
1910 et -1911, ont été comme suit:- 

Année Civile 	Année Civile 
1909. 	 1910. 	Année Civile 1911. 

	

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 
Vieux plomb, de rebut, en sau- 
mons et en blocs 	 5,649 	184,572 	6,030 	346,516 	9,989 	495,923 
En barres et en feuilles 	671 	44,073 	885 	45,674 	1,542 	55,458 
Tuyaux 	 71 	4,884 	202 	15,365 	256 	19,426 
Plombs de chasse et balles 	5 	489 	3 	311 	4 	1,053 
Articles de plomb manufacturés   	102,370 	107,688  	108,012 
Plomb pour envelopper le thé... 	1,113 	116,461 	1,186 	11'7,399 	1,344 	134,160 
Li th arge 	 852 	58,100 	. 777 	56,049 	899 	65,743 

Total 	 7,822 	510,949 	9,083 	689,002 	14,034 	879,775 
Plomb métallique contenu dans 
les couleurs de plomb importées. 	1,514  	1,461  	1,597 	169,501 

	

9,336 	10,544  	15,631 	1,049,276 

Les statistiques des importations annuelles de plomb et d'articles de 
plomb manufacturés depuis 1880, sont données dans les tableaux 3 et 4; 
les importations de litbarge dans le tableau 5 et les importations de .  plomb 
sec, blanc et rouge, dans le tableau 6. 
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PLOMB.-TABLEAU 3. 

Importations de plomb. 

	

Vieux, de rebut 	En barres, 

	

et en saumons. 	blocs et feuilles. 	Total.  
Exercice 	financier. 

Qtx. 	Valeur. 	Qtx. 	Valeur. 	Qtx. 	Valeur. 

	

$ 	 $ 	 $ 
1880   	30,298 	124,117 
1881  	 16,236 	56,919 	18,222 	70,744 	34,458 	127,663 
1882  	 36,665 	120,870 	10,540 	35,728 	47,195 	156,598 
1883  	 48,680 	148,759 	8,591 	28,785 	57,371 	177,544 
1884 	 39,409 	103,413 	9,704 	28,458 	49,113 	131,871 
1885 	36,106 	87,038 	9,362 	24,396 	45,468 	111,434 
1886 	 39,945 	110,947 	9,793 	28,948 	49,738 	139,895 
1887 	 61,160 	173,477 	14,153 	41,746 	75,313 	215,223 
1888 	68,678 	196,845 	14,957 	45,900 	83,635 	242,745 
1889 	74,223 	213,132 	14,173 	43,482 	88,396 	256,614 
1890 	101,197 	283,096 	19,083 	59,484 	120,280 	342,580 
1891 	86,382 	243,033 	15,646 	48,220 	102,028 	291,253 
1892  	97,375 	254,384 	11,299 	32,368 	108,674 	286,752 
1893 	 94,485 	215,521 	12,403 	32,286 	106,888 	247,807 
1894 	 70,223 	149,440 	8,486 	20,451 	78,709 	169,891 
1895' 	 67,261 	139,290 	6,739 	16,315 	74,000 	155,605 
1896 	 72,433 	173,162 	8,575 	23,169 	81,008 	196,331 
1897 	 65,279 	158,381 	10,516 	29,175 	75,795 	187,556 

Vieux, de rebut, en 	En barres saumons et en 	 Total. 

	

blocs.  * 	et en feuilles. t 

1898 	 88,420 260,779 	22,214 	39,041 	110,634 	299,820 
1899. 	 114,659 283,432 	44,796 	39,833 	159,455 	323,265 
1900 	 62,361 207,819 	15,493 	53,506 	77,854 	251,325 
1901 	.......... . ..... ...... (a) 	85,321 	97,011 	16,295 	78,316 	101,616 	175,327 
1902 	 .......... ... ... ............ (a) 122,279 104,672 	18,596 	49,261 	140,875 	153,933 
1903 	 a) 	98,530 	67,821 	11,535 	35,398 	110,065 	103,219 
1904    (a) 	94,602 121,165 	14,102 	39,644 	108,704 	160,809 
1905 	 a) 	57,074 133,775 	17,792 	51,972 	74,866 	185,747 
1906 	82,729 271,105 	16,106 	57 , 185 	98,835 	328,290 
1907 	 79,575 277,470 	13,710 	56,630 	93,285 	334,100 
1908 	 63,921 284,604 	17,253 	75,186 	81,174 	359,790 
1909 	 50,110 151,173 	13,754 	46,093 	63,864 	197,266 
1910 	 113,249 191,971 	11,446 	37,004 	124,695 	228,975 
1911 	 116,655 334,159 	15,587 	55,313 	132,242 	389,471 

• Droit de 15 pour cent. 
Droit de 25 pour cent. 

(a) Comprend le minerai de plomb canadien envoyé aux Etate-Unis pour être raf- 
finé, importé au prix du raffinage seulement 



27,613 
34,343 
24,401 
28.685 
32,953 
32,817 
34,538 
32,904 
32,518 
29,176 
51,944 
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PLOMB.--TABLEAU 4. 

Importations d'articles de plomb manufacturés. 

Exerc. financier. 	Valeur. 	Exerc. financier. 	Valeur. 	Exerc. financier. 	Valeur. 

1880 	$15,400 	1891 	$23,898 	1902 	  $ 120,020 
1881 	22,629 	1892 	22,636 	1903 	134,151 
1882 	17,282 	1893 	33,783 	1904 	129,093 
1883 	 25,556 	1894 	29,361 	1905 	147,177 
1884 	31,361 	1895 	38,015 	1906 	163,793 
1885 	36,340 	1896 	50,722 	1907 	162,425 
1886 	33,078 	1897 	60,735 	1908 	243,926 
1887 	19,140 	1898 	63,179 	1909 	 213,167 
1888 	18,816 	1899 	91,497 	1910 	234,930 
1889  	16,315 	1900 	104,736 	1911 	235,248 
1890 	25,600 	1901 	107,260 

PLOMB.-TABLEAU 5. 

Importations de litharge. 

Exercice 
financier. Qtx. 

Exercice 
financier. Qtx. Exercice 

financier. Qtx. Valeur. Valeur. Valeur. 

3,041 
6,126 
4,9e0 
1,532 
5,235 
4,990 
4,928 
6,397 
7,010 
8,809 
9,453 

•7,979 
10,384 
7,685 

38,547 
11,955 
10,710 
12,028 
10,446 
9,530 
9,139 

11,132 

13,002 
13,921 
9,894 

17,865 
10,165 
11,311 
19,052 
12,117 
18,101 
16,543 

1880.... 
1881.... 
1882.... 
1883.... 
1884.... 
1885.... 
1886.... 
1887.... 
1888.... 
1889.... 
1890.... 

$ 14,334 
22,129 
16,651 
6,173 

• 18,132 
16,156 
16,003 
21,865 
23,808 
31,082 
31,401 

1891.... 
1892.... 
1893.... 
1894.... 
1895.... 
1896.... 
1897.... 
1898.... 
1899.... 
1900.... 
1901.... 

1902.... 
1903.... 
1904.... 
/905.... 
1906.... 
1907.... 
1908.... 
1909.... 
1910.... 
1911.... 

$ 47,021 
47,761 
32,633 
57,736 
39,836 
49,183 
90,785 
43,597 
62,174 
59,987 

Les importations de plomb, blanc et rouge et de minéral Orange, en 
1911, se sont élevées à 4,072,433 livres, évaluées à $169,501. En 1903, les 
importations ont été de 19,208,786 livres, la diminution étant due à l'éta-
blissement d'usines à Montréal. 

Les statistiques en détail des importations de couleurs de plomb durant 
les années civiles 1909, 1910 et 1911, sont les suivantes, les statistiques des 
importations depuis 1885 étant données dans 'le tableau 6. 
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Importations de plomb blanc et rouge en 1909, 1910 et 1911. 

Année civile 1909. 	Année civile 1910. 	Année civile 1911. 

Livres. 	Valeur. 	Li vres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

$ 	 $ 	' 	 $ 

Plomb blanc, sec   2,690,575 	95,894 2,076,629 	75,463 1,467,193 	58,335 
Plomb blanc, moulu dans 

l'huile 	 730,001 	32,678 	811,510 	37,475 1,033,732 	46,986 
Plomb rouge, sec et minéral 

orange 	• 516,032 	25,341 	881,788 	31,803 1,571,508 	64,180 

3,936,608 	153,913 3,769,927 	144,741 4,072,433 	169,501 

PLOMB.-TABLEAU 6. 

Importations de plomb blanc, sec et rouge et de minéral orange, et plomb 
blanc moulu dans l'huile. 

Exercice financier. 	Livres. 	Valeur. 	Exercice financier. 	Livres. 	Valeur. 

$ 	 $ 

1885 	5,540,753 	198,913 	1899 	  14,507,945 	514,842 
1886 	 6,703,077 	213,258 	1900 	  14,679,920 	634,492 
1887 	6,998,820 	233,725 	1901 	  10,241,601 	461,368 
1888   	6,361,334 	216,654 	1902   15,584,154 	608:582 
1889 	7,066,465 	267,236 	1903. 	  19,208,786 	758,371 
1890 	  10,859,672 	381,959 	1904  	16,925,585 	662,098 
1891  	8,560,615 	337,407 	1905 	17,376,588 	638,381 
1892 	 10,288,760 	351,686 	1906   10,412,891 	417,444 
1893 	  10,865,183 	364,680 	1907 	5,956,626 	290,629 
1894 	  10,958,170 	353,053 	1908 	7,830,860 	420,537 
1895.  	8,780,052 	282,353 	1909 	4,687,416 	195,258 
1896   11,711,496 	367,569 	1910 	3,585,921 	141,114 
1897    10,310,463 	347,539 	1911 	3,967,091 	161,897 
1898 	... 	 12,682,808 	448,659 

La production du plomb raffiné, telle que déjà donnée, a été de 11,892 
tonnes en 1911, tandis que les exportations de plomb ont été de 69 tonnes, 
ce qui laisse 11,823 tonnes pour la consommation du plomb canadien. 

Les importations de plomb durant l'année civile 1911, ont été telles 
que données ci-dessus, de 15; 631 tonnes, non compris certains articles de 
plomb manufacturés, évalués à e108,012; de sorte que la consommation to-
tale de plomb en 1911 a probablement excédé 27,500 tonnes. 

Nouvelle -Ecosse. 

Cette province n'a pas produit de plomb durant l'année. On a fait 
quelque peu d'exploration et de développement près de Musquodoboit. 
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Québec. 

On_ a fait rapport au sujet d'une petite expédition de l'île Calumet; 
mais il a été impossible d'obtenir aucun détail. 

Ontario. 

.Cette province n'a pas produit de plomb durant l'année; mais la réou-
verture des anciennes mines laisse entrevoir une production dans un avenir 
assez rapproché. 

Colombie Anglaise. 

Comme nous l'avons déjà déclaré, presque toute la production, en 1911, 
provenait des mines de la .Colombie Anglaise, et il y a eu une diminution 
par rapport à l'année précédente, comme on peut le constater par le tableau 
7, que nous donnons ci-dessous. 

PLOMB.—TABLEAU 7. 

Colombie Anglaise :—Production. 

Année 	 Prix par 	Année 	 — 
livre.

par 
 Civile. 	Livres. 	Valeur. 	 Livres. livre. 	Civile. 	'Ivres' 	v aleur., 	Prix 

$ 	Cts. 	 $ 	Cts. 

1887 	204,800 	9,216 	4.40 	1900 	63,158,621 	2,760,031 	4.370 
1888 	674,500 	29,813 	4.42 	1901  	51,582,906 	1,235,603 	4.334 
1889 	165,100 	6,488 	3.93 	1902 	22,536,381 	917,905 	4.069 
1890 	Nil. 	 1903 	18,089,283 	766,443 	4.237 
1891 	Nil. 	 1904 	36,646,244 	1,519,086 	4.309 
1892 	808,420 	33,064 	4.09 	1905 	56,580,703 	2,663,254 	4.707 
1893 	2,131,092 	79,490 	3.73 	1906 	52,408,217 	2,964,733 	5.657 
1894 	5,703,222 	187,636 	3.29 	1907 	47,738,703 	2,542,086 	5.325 
1895 	16,461,794 	531,716 	3.23 	1908 	43,195,733 	1,814,221 	4.200 
1896 	24,199,977 	721,159 	2.98 	1909 	45,857,424 	1,692,139 	*3.690 
1897 	38,841,135 	1,390,513 	3.58 	1910 	32,987,508 	1,216,249 	3.687 
1898 	31,693,559 	1,198,017 	3.'78 	1911 	23,784,969 	827,717 	t3.480 
1899 ......... 21,862,436 	977,250 	4.470 

* Moyenne des prix à Toronto pour les années 1909 et 1910. 
t Prix moyen à Montréal. Cotations fournies par MM. Thos. Robertson & Co., 

Montréal, Qué. 
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PLOMB.—PABLEAU 8. 

Colombie. Anglaise :—Production par districts.* 

	

1905. 	1906. 	, 1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

Liv. 	Liv. 	Liv. 	Liv. 	Liv. 	Liv. 	Liv. 

Cassiar 	5,500 	1,695 	238,578 
Est Kootenay- 

Fort Steele 	48,248,828 44,487,481 37,526,194 30,204,788 27,004,528 23,874,562 17,158,069 
Autres districts 	 149,584 	167,691 	73,842 	358,270 	18,724 	66,010 
Ouest Kootenay- 

Ainsworth 	1,002,114 3,173,353 	3,654,775 4,790,216 10,298,343 2,558,353 	289,009 
Nelson 	1,368,388 	1,034,553 	1,582,113 	345,424 	1,097,069 	1,245,844 	1,928,836 
Slocan 	5,399,330 2,975,674 	4,305,826 	6,572,268 4,976,199 	6,406,358 	6,705,571 

Autres districts 	339,883 	469,000 	570,534 	903,552 	979,916 	470,241 	522,615 
Yale 	67,076 	100,465 	25,419 	21,215 	21,567 	35,584 	29,719 

52,580,703 52,408,217 47,738,703 43,195,733 44,396,346 34,658,746 26,872,397 

*Du  rapport du Ministère des Mines C. A. 

La diminution dans le rendement de cette province, est due à plusieurs 
causes. 

Les feux de forêts dans le district de Slocan, en 1910 causèrent l'inter-
ruption du trafic et amenèrent la discontinuation ou une diminution dans 
les expéditions de plusieurs mines importantes. Puis aussi, la grande dimi-
nution causée par l'épuisement de la mine Saint-Eugène, n'a pas été entière-
ment contrebalancée par le tonnage de la mine Sullivan. Il y a cependant 
plusieurs caractéristiques qui font augurer bien: le prochain, complément 
de l'embranchement de Bear Lake du chemin de fer Pacifique Canadien et 
son 'prolongement jusqu'à Kelso; l'activité toujours augmentante dans le 
district de Slocan, parmi les mines les plus considérables et la réouverture 
de plusieurs des anciennes mines; l'activité de la Consolidated Mining ani 
Smelting , Co., dans les camps de Ainsworth et de Sheep Creek, et la reprise 
des travaux à la mine Blue Bell, toutes choses indiquant une augmentation 
dans la production de plomb dans un ,avenir prochain. 



NICKEL. 

L'extraction et le traitement métallurgique des minerais de nickel-cuivre 
du district de Sudbury, dans Ontario, est devenue l'une des plus importantes 
des industries minières du Canada et un intérêt tout particulier s'attache 
à cette industrie, à cause du fait que ces gisements, à l'heure actuelle, four-
nissent une très large portion du nickel dans l'univers et aussi du fait que 
les quantités de nickel disponibles dans ce district, semblent être suffisantes 
pour justifier leur exploitation durant plusieurs années à venir. Les qualités 
impayables que possède le nouvel alliage du nickel et du cuivre, dernière-
ment introduit dans le commerce sous le nom de métal monel, ajoute un 
nouvel intérêt à ces minerais; nous avons donné quelques caractères parti-
culiers de ce minerai dans notre rapport pour l'année 1908. 

Ces gisements de minerais de nickel-cuivre, ont déjà fait le sujet de 
rapports spéciaux, de la part du service Géologique d'Ottawa et du Bureau 
des Mines d'Ontario, à Toronto, auxquels nous référons pour une descrip-
tion plus détaillée de la géologie du district. 

La production du minerai et sa réduction en une matte Bessemer, du-
rant l'année 1911, n'a pas été aussi considérable que durant l'année précé-
dente. On a extrait dans le cours de l'année 612,511 tonnes de minerai, 
dont la plus grande partie est soumise au procédé du grillage en tas en 
plein air, avant d'être•fondue. On a traité 610,834 tonnes de minerai, qui 
ont produit 32,607 tonnes de matte Bessemer, contenant approximativement 
17,049 tonnes de nickel et 8,966 tonnes de cuivre. On a évalué la valeur 
nette de la matte à $4,945,592. La matte qui est expédiée aux Etats-Unis 
et en Grande-Bretagne pour l'opération du raffinage, contient de 77 à 82% 
des métaux combinés, la moyenne ayant été au cours de la dernière année 
52.3% de nickel et 27.5% de cuivre. 

Pour l'a production du métal monel, une matte spéciale est produite, 
avec une teneur de 22% de cuivre et 58% de nickel, qui est inclus dans 
le total cité ci-dessus. Le métal monel provient de cette matte spéciale, 
sans le raffinage intermédiaire soit du nickel, soit du cuivre. 

Comparativement à 1910, il y a eu une diminution dans la production 
de mattes, en 1911, de 2,426 ou de 6,9%, et la diminution dans la teneur 
totale en nickel de la matte, a été de 1,587 tonnes ou 8,5%. La teneur 
totale en cuivre de la matte a été de 8,966 tonnes, soit une diminution de 
664 tonnes, ou 6,9% par rapport à l'année précédente. 

Voici le résultat des opérations sur les gisements de nickel-cuivre d'On-
tario, au cours des derniers quatre ans: 

1 No 873. Rapport sur les gisements de nickel-cuivre de Sudbury, Ont., par A. E. 
Barlow, Service Géologique du Canada, 1901. 

La région du 'nickel de Sudbury, par A. P. Coleman, Bureau des mines, Vol. XIV, 
partie III, 1904. 
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1907. 	1908. 
— 
Liv. 	Liv. 

3retagne 	2,518,338 	2,554,486 
nie 	  16,857,997 	16,865,407 

	

19,376,335 	19,419,893 

5,335,331 
30,679,451 

5,023,393 
27,596,578 

32,619,971 36,014,782 

En Grande- 
Aux Etats-Er 

1909. 

Liv. 

1911. 

Llv. 

1910. 

Liv. 

3,843,763 
21,772,635 

25,616,398 
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1908. 	1909. 	1910. 	1911. 
— 	— 	— 

	

Tonnes de 	Tonnes de 	Tonnes de 	Tonnes de 

	

2,000 lbs. 	2,000 lbs. 	2,000 lbs. 	2,000 lbs. 

Minerai extrait 	 409,551 	451,892 	652,392 	612,511 
Minerai traité 	 360,180 	462,336 	628,947 	610,834 
Matte Bessemer produite  	21,197 	25,845 	35,033 	32,607 
l'eneur en cuivre de la matte ex- 

pédiée 	 7,503 	7,873 	9,630 	8,966 
Faneur en nickel de la matte ex- 

pédiée 	9,572 	13,141 	18,636 	17,049 

Valeur sur les lieux de la matte 
expédiée 	  $2,930,989 	$3,913,017 	$5,380,064 	$4,945,592 

Salaires payés 	1,286,265 	1,234,904 	1,698,152 	1,830,526 
Ouvriers employés 	1,690 	1,573 	1,882 	1,885 

Selon les rapports des douanes, les exportations de nickel en matte, etc., 
ont été comme suit, pour les douze mois finissant le 31 décembre :— 

Les chiffres ci-dessus de la production ne comprennent pas la teneur en 
nickel des minerais d'argent-cobalt du district de Cobalt, dont il est très 
difficile d'obtenir les statistiques complètes. Les expéditeurs des minerais 
d'argent Cobalt ne reçoivent pas de rapports pour la teneur de nickel, bien 
que ce métal forme l'un des principaux éléments constitutifs de ce minerai 
et soit possiblement, jusqu'à un certain point, sauvé par les raffineurs. 

Des usines ont été établies par la Coniajas Reduction Company, à Thor-
old, et par la Doloro Mining and Eeduction Company à Doloro, pour la 
récupération des oxydes de nickel et de Cobalt. 

Durant l'année 1911, il a été expédié des raffineries d'argent-cobalt 
d'Ontario, 154,174 livres d'oxyde de cobalt et de nickel, et 1,260,832 livres 
d'oxydes de cobalt et de nickel mélangés et de matières cobaltiques, ayant 
une valeur totale de $221,690. 

Primes sur le nickel raffiné et l'oxyde de nickel.—Sous le titre de "Acte 
concernant les primes pour le raffinage du métal ", 1907, de la Province 
d'Ontario, (7 Edouard VII, Chap. XIV), le gouvernement est autorisé à 
payer une prime sur le nickel-cobalt, le cuivre et l'arsenic, sous certaines 
conditions et restrictions, durant une période de 5 ans à compter de la 
sanction de cette loi (avril 1907). 

Les -clauses concernant le nickel sont les suivantes : 
"Le Trésorier de la province peut, en vertu de tels règlements qui 

peuvent être adoptés à cet effet par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, 
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payer, chaque année, aux raffineurs de métaux ou composés métalliques spé-
cifiés ci-dessous, lorsqu'ils seront raffinés dans la province et seront tirés 
de minerais provenant de la province, une prime comme suit: 

1ère  classe.—Sur le nickel métallique raffiné ou sur l'oxyde de nickel 
raffiné, 6 cents par livre sur le nickel métallique à l'état libre ou sur le 
nickel contenu dans l'oxyde de nickel; mais le nickel sur lequel une prime 
a déjà été payée, sous une forme de produit, n'aura droit à aucune autre 
prime, sous quelque forme que ce soit; le montant à être payé en primes 
sur les produits du nickel ici mentionnés, ne devra pas excéder une somme 
totale de $60,000 en n'importe quelle année." 

En mars 1912, l'acte a été amendé de façon à ce qu'il couvre une autre 
période de 5 ans. 

Le prix du nickel raffiné à New-York, durant l'année 1911, a été coté 
• de 40 à 45 cents la livre. 

Les cotations à la fin de décembre étaient: "Pour des achats en gros 
lots de 40 à 45 cents la livre. Prix du détail sur les lieux, de 50 cents par 
lots de 500 livres, jusqu'à 55 cents par lots de 200 livres. Le prix du nickel 
électrolytique est de 5 cents plus élevé." Dans le cours de 1910, le prix du 
nickel raffiné était coté à New-York de 40 à 45 cents la livre, selon le vo-
lume et les termes de la commande. 

Les statistiques des quantités de nickel contenues dans la matte pro-
duite, sont données dans le tableau ci-dessous, les valeurs étant basées sur 
la valeur finale du métal, soit raffiné, soit sous forme de métal rnonel. 

Les 'statistiques des quantités de minerai extrait et traité, de la matte 
produite, etc., sont données dans le chapitre qui traite de la production des 
smelters. 

NIOWRL.—TABLEAU 1. 

Production annuelle. 

Livres 	 Livres 
de nickel 	Prix 	 de nickel 	Prix 

Année civile, 	dans la 	moyen 	Valeur. Année civile, dans la 	moyen 	Valeur. 
matte 	par livre, 	 matte 	par livre. 

expédiée. 	 expédiée.  

Cts. 	$ 	 Cts. 	$ 

1889 ...... ........ 	*830,477 	60 	498,286 1901 	9,189,047 	50 	4,594,523 
1890 	1,435,742 	65 	933,232 1902 	 10,693,410 	47 	5,025,903 
1891 	- 	4,035,347 	60 	2,421,208 1903 	 12,505,510 	40 	5,002,204 
1892 	2,413,717 	58 	1,339,956 1904 . 	 10,547,883 	40 	4,219,153 
1893 	3,982,982 	52 	2,071,151 1905. 	 18,876,315 	40 	7,550,526 
1894 ......  	4,907,430 	38i. 	1,870,958 1906 	 21,490,955 	42 	8,948,834 
1895 ...... ........ 	3,888,525 	35 	1,360,984 1907 	 21,189,793 	45 	9,535,407 
1896 	3,397,113 	35 	1,188,990 1908 	 19,143,111 	43 	8,231,538 
1897 	3,997,647 	35 	1,399,176 1909 . 	 26,282,991 	36 	9,461,877 
1898 	5,517,690 	33 	1,820,838 1910 .... .. ...... 37,271,033 	30 	11,181310  
1899 	5,744,000 	36 	2,067,840 1911. 	 34,098,744 	30 	10,229,623 
1900 .........  	7,080,227 	47 	3,327,707 

" Caleulées d'après les expéditions par voies ferrées. 



Année. Minerai 
expédié. 

Teneur en 
nickel. 

Tonnes. Tonnes. 

1904 	 
1905 	 
1906 	  
1907 	  
1908 	 
1909 	 
1910 	  
1911 	  

158 
2,144 
5,335 

14,788 
25,624 
30,677 
34,282 
26,653 

14 
75 

160 
370 
612 
766 
604 
392 
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Les compagnies engagées dans l'extraction et le traitement des minerais 
de nickel, sont :— 

The Canadian 'Copper Company (The International Nickel Company) 
de Copper Cliff, Ont., et New-York. 

The Mond Nickel 'Company, Victoria Mines, Ont., et Londres, Angle-
terre. 

Nous avons déjà signalé la rencontre du nickel comme l'un des élé-
ments qui constituent les minerais argentifères du district de 'Cobalt. La 
teneur en nickel des minerais expédiés de ce district a été estimée par le 
Bureau des mines d'Ontario de la façon suivante:— 

La plus grande partie de ces minerais, particulierement ceux de bonne 
qualité, est maintenant traitée à Copper Cliff, Thorold et Doloro, et comme 
nous l'avons déjà mentionné, les oxydes de Cobalt et de nickel sont récu-
pérés en outre de l'argent en lingots et de l'arsenic blanc. 

•Les statistiques des exportations de nickel, telles que compilées d'après 
les rapports du Ministère des Douanes, sont données dans le tableau 2, et 
les importations dans le tableau 3. 

NICKEL.—TABLEAIT 2. 

Exportations de nickel, contenu dans le minerai, la matte ou autres produits. 

Année civile. Valeur. Année civile Livres. Valeur. 

1890. 	  
1891 	 
1892 	  
1893 	 
1894 	 
1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898 	  
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902. 	  

89,568 
667,280 
293,149 
629,692 
559,356 
521,783 
658,213 
723,130 

1,019,363 
939,915 

1,031,030 
751,080' 

1,007,211 

1903 	 
1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910. 	 
1911 	 

	

12,699,227 	1,116,099 

	

11,233,869 	1,091,349 

	

17,318,059 	1,569,673 

	

20,653,845 	2,042,965 

	

19,376,335 	2,280,374 

	

19,419,893 	1,866,624 

	

25,616,398 	2,676,483 

	

36,014,782 	4,030,040 

	

32,619,971 	,676,396 
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NICKEL.-TABLEAU 3. 

Importations de nickel et d'anodes. 

Année Fiscale 	Valeur 	Année Fiscale 	Valeur 	Année Fiscale 	Valeur 

$ 	 $ 	 $ 
1890 	3,154 	1898 	 5,882 	1906 	. 	15,976 
1891 	 3,889 	1899 	9,449 	1907 	19,511 
1892 	3,208 	1900 	 6,988 	1908 	36,870 
1893 	2,905 	1901 	12,029 	1909 	14,930 
1894  	3,628 	1002 	 15,448 	1910 	23,266 
1895 	 ........ ..... 	4,267 	1903  	 26,177 	1911 	 22,693 
1896  	 4,787 	1904 	14,682 
1897... ............ ..... 	4,737 	1905 	 19,076 

Durant l'année civile 1914, il a été importé 124,710 livres de "nickel, 
nickel-argent et d'argent allemand en lingots ou en blocs ", évalués à $30, 
736, et 490,774 livres de "nickel en barres et en baguettes ", évaluées à 
$116,579. 

En dehors du Canada, le seul pays qui produise d'une façon appréciable 
. le minerai de nickel, est la colonie française de la Nouvelle-Calédonie. Les 

exportations de minerai de nickel de cette source, depuis 1898, ont été 
comme suit, en tonnes métriques:- 

Exportations de minerai de nickel de la Nouvelle-Calédonie. 

	

Tonnes 	 Tonnes 	 Tonnes Année. 	 Année. 	 Année. métriques. 	 métriques. 	 métriques. 

1398 	53,200 	1903 	77,360 	1908 	108,000 
1899 	103,908 	1904 	98,655 	1909 	86,000 
1900 	100,319 	1905  	125,289 	1910 	 99,000 
1901 	133,814 	1906 	118,890 
1902 	129,653 	1907 	120,106 

1 Statistique de l'industrie minérale en France et en Algérie, Pans. 

Le minerai de nickel de la Nouvelle-Calédonie contient à peu près 6-1% 
de nickel. 

Pratiquement tout ce minerai est traité en France, en Angleterre et 
en Allemagne. 

La production du nickel brut aux raffineries, (partiellement estimée) 
est donnée comme suit par le " métallgasellschaft", en tonnes métriques:- 
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Production du nickel brut aux raffineries, en tonnes métriques. 

Pays producteurs. 	1903. 	1904. 	1905. 	1906. 	1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

Etats-Unis de l'Améri- 

	

que duN. et le Canada. 5,100 	6,000 	4,500 	6,500 	6,500 	7,000 	9,000 10,000 12,000 
Angleterre 	1,700 	2,200 	3,100 	3,200 	3,200 	3,000 	3,200 	3,500 	4,500 
Allemagne' 	  1,600 	2,000 	2,700 	2,800 	2,600 	3,000 	3,500 	4,500 	5,000 

	

France   1,500 	1,800 	2,200 	1,800 	1,800 	1,400 	1,200 	1,500 	2,000 
Autres pays 	200 	400 	600 	1,000 

Production totale 2...... 9,900 12,000 12,500 14,300 14,100 14,600 17,300 20,100 24,500 

(1) Les chiffres de la production, donnés pour l'Allemagne, ne couvrent que le 
rendement dans le royaume de Prusse. On produit également du nickel dans le royaume 
de Saxe; mais il est impossible de se procurer des renseignements au sujet de cette 
production qui n'est cependant pas considérable. 

(2) L'entière production du nickel, à l'exception de quantités tout-à-fait insigni-
fiantes obtenues en Allemagne, en Norvège et dans les Etats-Unis d'Amérique, provient 
des minerais de la Nouvelle-Calédonie et du Canada. 

Les statistiques des prix moyens du nickel par année, en Europe, sont 
également données comme suit, par la même autorité :- 

Moyenne annuelle des prix du nickel, en Europe, en cents par livre et en 
marks par kilogrammes. 

	

Prix en 	 Prix du 

	

Cents la 	 Cents la Année. 	marcs 	 Année. 	kilo livre. 	 livre. 

	

le kilo. 	 en marcs. 

1889  	4.50 	48.6 	1901 	3.00 	32.4 
1890 	4.50 	48.6 	1902 	3.20 	34.6 
1891  	 4.50 	48.6 	1903  	 3.30 	35.6 . 
1892  	4.50 	48.6 	1904 	3.30 	35.6' 
1893  	3.80 	41.0 	1905 	3.30 	35.6 
1894 	 3.60 	38.9 	1906 	 3.80 	41.0 
1895  	2.60 	28.1 	1907  	 3.50 	37.8 
1896  	 2.50 	27.0 	1908 	 3.25 	35.2 
1897  	2.50 	27.0 	1909  	3.25 	35.2 
1898  	 2.50 	27.0 	1910 	3.25 	35.2 
1899  	2.50 	27.0 	1911  	3.25 	35.2 
1900 	 3.00 	32.4 

Le mark = 23.8 cents. Le kilogramme 2.20462 bx. 



ARGENT. 

Grâce au rapide développement du camp argentifère de Cobalt, dans 
l'Ontario, au cours des cinq dernières années, la production de l'argent, an 
point de vue de la valeur, a pris le second rang au Canada, sur la liste de 
n'os produits minéraux, n'étant surpassée que par le charbon. 

La production totale de l'argent en 1911, y compris l'argent produit 
sous forme de lingots et le métal estimé avoir été récupéré des minerais ex-
pédiés aux smelters ou traités de toutes autres façons, a été, selon les rap-
ports, de 32,559,044 onces d'argent fin, laquelle, si on la compare à celle 
de 1910 qui a été de 32,869,264 onces, accuse une diminution de 0.94%. 

La valeur moyenne de l'argent fin en 1911; d'après les cotations à New-
York, était de 53,304 cents l'once, comparativement à une valeur moyenne 
de 53,486 cents, en 1910, soit une diminution d'environ 0.34%. 

La valeur totale de la production argentifère en 1911, a été de $ 1 "i, 
355,272, soit une diminution de $225,183 ou de 1,28% comparativement à 
la valeur de la production de 1910, qui fût de $17,580,455. 

Une comparaison entre la production de 1910 et celle de 1909, accuse 
pour l'année 1910, une augmentation de 5,339,791 onces ou 19,4% quant 
à la quantité, et de $3,401,951 ou 24% quant à la valeur, le prix moyen en 
1910 ayant subi une hausse d'environ 3,85% comparativement à celle de 
1909. 

Les statistiques de la production annuelle de l'argent depuis 1887 sont 
données dans le- tableau 1. 

ARGENT.—TABLEAU  1. 

Production annuelle, 1887 -1911. 
Prix 	 Prix 

Année. 	Onces. 	Valeur. 	moyen 	Année. 	Onces. 	Valeur, 	moyen 
l'once. 	 l'once. 

$ 	Cte. 	 $ 	ets. 
1887 	355,083 	347,271 	98 . 001900  	4,468,225 	2,740,362 	61 . 33 
1888 	437,232 	410,998 	94 - 00 1901  ...... -.- 	5,539,192 	3,265,354 	58 . 95 
1889 	383,318 	358,785 	93 . 601902 	4,291,317 	2,238,351 	52.16 
1890 	400,687 	419,118 	104 . 601903 	3,198,581 	1,709,642 	53'45 
1891 	414,523 	409,549 	98.0011904 	3,577,526 	2,047,095 	57 . 22 
1892 	310,651 	272,130 	86 . 001905._ ...... 	6,000,023 	3,621,133 	60 . 35 
1893 	 330,128 	77 - 001906 	8,473,379 	5,659,455 	66 . 79 
1894 	847,697 	534,049 	63.001907 	 12,779,799 	8,348,659 	65 . 83 
1895 	1,578,275 	1,030,299 	65 . 281908 	 22,106,233 11,686,239 	52 - 86 
1896 	3,205,343 	2,149,503 	67 - 061909 	 27,529,473 14,178,504 	51 - 50 
1897 	5,558,456 	3,323,395 	59.791910 	 32,869,264 17,580,455 	53'49 
1898 	4,452,333 	2,593,929 	58 . 261911.- .. ...... 32,559,044 17,355,272 	53'80 
1899 	3,411,644 	2,032,658 	59.58 

De 1887 à 1893 la valeur de la production de l'argent a varié entre 
$300,000 et $400,000 et provenait principalement des provinces d'Ontario 
et de Québec. Les trois années suivantes furent témoins d'une rapide aug-
mentation de la production de ce métal, due au développement des gisements 
de minerai de plomb argentifère en Colombie Anglaise, et en 1896, l'on en- 
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registre une production d'au delà de $2,000,000. A partir de cette année-là 
jusqu'en 1905, la production a varié de $2,000,000 à $3,500,000, s'élevant 
rapidement durant les six années qui suivirent jusqu'à $17,355,272, en 1911, 
à la suite de la découverte des riches minerais du district de Cobalt. En 
1905, Ontario a produit 40,9% du rendement total. En 1911, Ontario a 
contribué pour environ 93,8% et cette production provenait pratiquement 
toute du district de .  Cobalt; la Colombie Anglaise ne contribuant que pour 
presque 5,8%. 

Les statistiques de la production annuelle clans chaque province, sont 
données séparément dans le tableau 2. 

ARGENT.-TABLEAU 2. 

Production par provinces, 1887-1911, 

Territoire du 
ONTARIO. 	 QUÉBEC. 	COLOMBI E ANGLAISE 	Yukon. 

Année civile. 	  
Onces. 	Valeur. 	Onces. Valeur. 	Onces. 	Valeur. 	Onces. Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 	 $- 
1887 	190,495 	186,304 146,898 143,666 	17,690 	17,301 	 
1888 	208,064 	195,580 149,388 140,425 	79,780 	74,993 	 
1889 	181,609 	169,986 148,517 139,012 	53,192 	49,787 	 
1890 	158,715 	166,016 171,545 179,436 	70,427 	73,666 	 
1891 	225,633 	222,926 185,584 183,357 	3,306 	3,266 	 
1892 	41,581 	36,425 191,910 	168,113 	77,160 	67,592 ........... 
1893 	8,689 	 126,439  	195,000 	 
1894    101,318 	63,830 	746,379 	470,219 	 
1895   	81,753 	53,369 1,496,522 	976,930 	 
1896 	70,000 	46,942 3,135,343 	2,102,561 	 
1897 	5,000 	2,990 	80,475 	48,116 5,472,971 	3,272,289 	 
1898 	85,000 	49,521 	74,932 	43,655 4,292,401 	2,500,753 	 
1899 	202,000 	120,352 	40,231 	23,970 2,939,413 	1,751,302 230,000 137,034 
1900 	161,650 	99,140 	58,400 	35,817 3,958,175 	2,427,548 290,000 177,857 
1901 	151,400 	89,250 	41,459 	24,440 5,151,333 	3,036,711 195,000 114,953 
1902 	145,000 	75,632 	42,500 	22,168 3,917,917 	2,043,586 185,000 	96,985 
1903 	17,777 	9,502 	28,600 	15,287 2,996,204 	1,601,471 156,000 	83,362 
1904 	206,875 	118,376 	15,000 	8,583 3,222,481 	1,843,935 133,170 	76,201 
1905 	2,451,356 1,479,442 	19,620 	11,841 3,439,417 	2,075,757 	89,630 	54,093 
1906 .........  	5,401,766 3,607,894 	17,686 	11,813 2,990,262 	1,997,226 	63,665 	42,522 
1907 	9,982,363 6,521,178 	16,000 	10,452 2,745,448 	1,793,519 	35,988 	23,510 
1908 	 19,398,54510,254,847 	13,299 	7,030  2,631,389 	1 ,391 ,058 	63,000 	33,304 
1909   24,822,09912,784,126 	13,233 	6,815 2,649,141 	1,364,387 	45,000 	23,176 
1910 	 30,366,36616,241,755 	7,593 	4,061 2,407,887 	1,287,883 	87,418 	46,756 
1911 	 30,540,754 16,278,443 	18,435 	9,827 1,887,147 	1,005,924 112,708 	60,078 

Dans le cours de l'année 1911, le prix moyen de l'argent fin a varié 
entre un maximum de 55,7 cents l'once, en novembre, et un minimum de 
52,1 cents l'once, en août, la moyenne étant de 53,304 cents l'once. 

A Londres, le prix moyen de l'argent en 1911, a été de 24,592 deniers 
l'once étalon d'une finesse de 0,925. Pour l'année 1910, le prix moyen de 
l'once d'argent fin, à New-York, a été de 53,486 cents, le plus haut prix 
étant 55,6 cents en novembre et le plus bas 51,4 cents au mois de mars de 
la même année. 

La moyenne mensuelle des prix de l'argent à New-York, de 1906 à 
1911, et à Londres durant l'année 1911, est donnée ci-dessous, sous forme 
de tableau :- 



1907. 1910. 1909. 1908. 1911. 1911. 

52 . 375 
51 . 534 
51 . 454 • 

 53- 221 
53870 
53 . 462 
54 . 150 
52 . 912 
53295 
55 . 490 
55.635 
54 . 428 

51.750 
51.472 
50 - 468 
51.428 
52 . 905 
52.538 
51.043 
51-125 
51.449 
50 . 923 
50 . 703 
52 . 226 

68'673 
68 - 835 
67 . 519 
65462 
65 . 981 
67 . 090 
68-144 
68 . 745 
67 - 792 
62.43F, 
58 . 677 
54 . 565 

24 . 865 
24 . 081 
24 . 324 
24'595 
24583 
24'486 
24 . 286 
24082 
24209 
24594 
25 . 649 
25349 

53 - 795 
52.292 
52 . 745 
53.325 
53.308 
53.043 
52.630 
52 . 171 
52 . 440 
53.340 
55 . 719 
54'905 

55 . 678 
56.000 
55.365 
54'505 
52.795 
53 . 663 
53 . 115 
51 . 683 
51 . 720 
51.431 
49 . 647 
48 . 769 

Londres 
Deniers 
l'once 

étalon (a). Mois. 
New-York. -Cents l'once d'argent fin. 

Janvier 	 
Février 	 
Mars 	 
Avril 	 

Juin 	  
Juillet 	 
Août 	 
Septembre 	  
Octobre 
Novembre 	  
Décembre 	 

Moyenne pour l'année 51503 52 . 864 53 . 486 53 . 305 65 . 327 24 . 592 

Année. Argent 
onces. Année. 

Argent 
onces. 

Total.. .. 

551,450 
1,088,328 
1,263,809 
1,631,422 
1,956,039 

2,003,003 
1,798,960 
1,325,601 

11,618,612 
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Moyenne mensuelle des prix de l'argent. 

(a) 925 parties d'argent fin. 

On produit, à l'heure actuelle, des quantités considérables d'argent au 
Canada, tant en métal fin qu'en lingots d'argent, dont la finesse varie de 
850 à 998,2. 

L'argent fin est produit à Trail, 'C.A., par la Consolidated Mining and 
Smelting Company of Canada, Limited; il provient surtout des minerais 
de plomb argentifère de cette province, et il est expédié en Chine, aux Etats-
Unis et à la Monnaie d'Ottawa. 

La production annuelle de l'argent fin à Troll, depuis 1904, a été comme 
suit:- 

Dans l'Ontario les minerais du district de Cobalt sont traités par les•
compagnies suivantes :- 

The Canadian Copper Company à 'Copper Cliff, Ont. 
The Deloro Mining and Reduction Company, Deloro, Ont. 
Thé Coniagas Reduction Company, St. Catharines, Ont. 
Canada ,Refining and Smelting Company, Orillia, Ont. 

L'argent en lingots dont la finesse varie de 850 à 998,2, est produit aux 
usines, les autres produits étant l'arsenic blanc, et plus récemment les 
oxydes de nickel et de cobalt ou oxydes mélangés. L'argent en lingots, 
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règle générale, trouve un marché aux Etats-Unis et en Angleterre. Les 
lingots expédiés en 1907, contenaient 4,449,722 onces d'argent fin; en 1908, 
11,168,689 onces en 1909, 14,385,985 onces et en 1910, 17,365,165 onces. 
En 1911, ces smelters ont produit 17, 753,167 onces d'argent fin ou 53,9% 
de la production totale de l'Ontario. 

Québec. 
La petite quantité d'argent mise au crédit de la province dre Québec, 

depuis nombre d'années, représente une faible teneur en argent dans les 
minerais pyritiques extraits à Capelton et à Eustis, dans les Cantons de 
l'Est. 

Ontario. 
D'une production qui n'était évaluée qu'à $118,376 en 1904, le rende-

ment de l'argent dans cette province s'est accru jusqu'à une valeur d'au delà 
de $16,200,000 en 1911. Non seulement le rendement de cette province 
constitue presque 94% de la production totale de l'argent au 'Canada, mais 
il forme actuellement une partie très appréciable (estimée à au delà de 13%), 
de la production de l'univers. Selon les rapports reçus par ce ministère, 
15,417 tonnes de minerai et 9,329 tonnes de concentration ont été expédiées 
au cours de l'année 1911, soit un tonnage total de 24,746 tonnes, d'une va-
leur de $14,271,964, à part l'argent en lingots produit aux mines, contenant 
3,766,022 onces d'argent fin. 

La teneur en argent du minerai expédié, a été estimée à 20,065,621 
onces ou une moyenne de 1,302 onces la tonne, et la teneur en argent des 
concentrations expédiées à 8,118,231 onces, ou une moyenne de 870 onces la 
tonne. La teneur totale en argent du minerai, des concentrations et des 
lingots expédiés des mines, a été de 32,949,874 onces. Les propriétaires de 
mines n'ont reçu le paiement que de 93 à 98% de la teneur en argent, et 
en en estimant et évaluant la production, l'on fait une déduction de 5% 
sur l'argent contenu dans le minerai et les concentrations, pour compenser 
les pertes encourues dans les opérations du traitement et du raffinage. En 
partait de cette base, la récupération de l'argent est estimée à 30,540,754 
onces, d'une valeur de $16,279,443. Il n'y a pas eu de rapports qu'aucuns, 
paiements aient été faits pour la teneur en cobalt de ces minerais. 

Dans le tableau ci-dessous, un record des expéditions depuis 1904, est 
donné, les chiffres pour les 3 premières années étant ceux publiés par le 
Bureau des Mines d'Ontario. 

Expéditions de minerai de lingots d'argent des mines de Cobalt, 1904-1911. 

	

Argent en onces 	Onces z Expéditions. 	Teneur en argent 	Ar  -, 	 d'a 	e t la tonne. 	rg n V Valeur a eur 
Année. 	 nant des 	totale 

	

Minerai Concen- Minerai. 	Concen- 

	

Concen- 	expédi- de l'argent. 

	

trations 	 trations 	Minerai trations. tions de 

	

Tonnes. Tonnes. 	onces. 	onces. lingots.  
$ 

1904 	158  	206,875  	1,309  	118,376 
1905 	2,144   2,451,356  	1,143   	1,473,192 
1906 	5,335    5,401,766  	1,013    	3,607,894 
1907 	14,644    9,982,363  	682   	6,521,178 
1908 	25,682 	* 	19,398,545 	* 	755 	*   10,254,847 
1909  	27,835 	3,059 22,349,717 	3,627,819 	803 	1,186 	143,440 	12,784,126 
1910 	28,684 	6,943 	23,797,111 	7,111,579 	830 	1,024 	1,003,111 	16,241,755 
1911  	15,417 	9,329 20,065,621 	8,118,231 	1,300 	870 3,766,022 	16,279,443 

* Compris avec le m . nerai. 



Année. 

Minerai 
et concen-

trations 
expédiées. Nickel Argent 

Teneur Métallique. 

Cobalt Arsenic 

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Onces 

1904 	  
1905   	

	

• 	 1906 	 
1907 	 
1908 	  
1909 	 
1910 	  
1911 	  

	

158 	14 	16 	72 	206,875 

	

2,144 	75 	118 	549 2,451,356 

	

5,335 	160 	321 	1,440 	5,401,766 

	

14,788 	370 	739 	2,958 10,023,311 

	

25,624 	612 	1,224 	3,672 19,437,875 

	

30,677 	766 	1,533 	4,294 25,897,825 

	

34,282 	604 	1,098 	4,897 t30,645,181 

	

26,653 	392 	852 	3,806 31,507,791 
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A mesure que le camp s'est développé, la qualité moyenne du minerai 
expédié a graduellement diminué, bien que l'établisement des usines de con-
centrations en 1908, dont l'emploi a toujours été en augmentant, ait eu pour 
effet de maintenir d'une bonne qualité le minerai expédié. 

Pour ce qui est des teneurs en nickel-cobalt et en arsenic de ces mine-
rais, les compagnies minières n'ont reçu le prix que d'une faible portion de 
leur teneur en cobalt, et pas un seul sou pour le nickel et l'arsenic. De fait 
dans certains cas, les deux derniers produits sont sujets à être surchargés, 
et en 1911, on a cessé de payer même le cobalt. 

La teneur totale en métal de ces minerais, selon l'estimation qu'en a 
faite le Bureau des Mines d'.Ontario, est donnée dans le tableau ci-dessous. 
Les chiffres concernant les expéditions de minerai et leur teneur en argent, 
quoiqu'ils ne sonent pas- identiques, s'accordent très bien avec ceux cités 
drans le tableau précédent. 

Production totale des mines de Cobalt, 1904-1911.* 

* Selon le Bureau des mines d'Ontario. 
t Y compris les expéditions de lingots des mines. 

Presque 30% du minerai expédié de Cobalt a été traité dans les usines 
métallurgiques du Canada, et c'est de là que provient l'arsenic blanc, dont 
on trouvera les statistiques sous le titre de la production des smelters. 

Tandis que le plus grand nombre des compagnies qui exploitent les 
mines ont des titres indisputables à leurs propriétés, plusieurs sont exploitées 
sur la base d'une royauté sur les terrains miniers possédés et loués par la 
commission du Témiscamingue et Northern Ontario Railway. M. Arthur 
A. Cole, ingénieur minier à l'emploi de la commission, dans son rapport an-
nuel a compilé quelques statistiques très intéressantes pour le district tout 
entier, concernant les expéditions de minerai, les concentrations, le pouvoir 
et la main-d'oeuvre, les prix payés pour le minerai, etc., dont on s'est servi 
librement pour les tableaux et les extraits suivants: 



1 

124 

Expéditions de minerai du district de Cobalt, pour les années 1904 à 1911. 

1904 
Mine. 	A 	1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 	Totaux 

1906. 	 1904-1911 

	

Tonnes 	Tonnes 	Tonnes 	Tonnes 	Tonnes 	Tonnes 	Tonnes 
Badger 	 27 - 10 	27 . 10 
Bailey 	30 . 00 .... ..... 	88.80 	36 . 85 ... 	. 	. 	2000 	175 . 65 
Beaver 	 51 . 38 	14 . 	. 

	

0 • 06 	790 . 81 	93225 
Buffalo    1,193 . 60 	1,24154 	536 . 90 	648 . 86 	1,18517 	1,275 . 19 	6,081 .86 
Casey-Cobalt . 	 10 . 00 	8 50 	48.40 	277 . 74 	344 . 64 
Chambers-Ferland   	 223 19 	51718 	885 . 92 	62215 2,25054 

' 	 Oity of Cobalt 	 50.61 	761 . 04 	566 . 82 	329 . 40 	281 . 30 	1,989 . 17 
Cobalt. Central.. 	 77 . 33 	187 . 99 	339 . 01 	285 . 62 	22« 40 	912 . 35 
Cobalt Lake 	 225.97 	95 . 47 	29610 2,11132 	2,729 . 56 
Cobalt Townsite 	14322 	17711 	2715 	31019 	70351 	1,36218 
Colonial  	15 . 00 	40 18  	 178.60 	114 . 10 	348 • 08 
Con i agas 	452.62 2,447.37 	610 . 25 	806 13 1,261 . 46 	1,81319 	7,392 . 52 
Crown Reserve 	 657 15 3,167 . 52 2,814.25 	97712 	7,616.44 
Drummond 	30715 	104.13 1,16118 1,225 • 47 2,194 - 41 	714 . 83 	5,707 . 57 
Foster 	200 15 	312.13 	191 . 20 	11310 ......... ... 	.... 	818 . 07 
Green Meehan..  	37 . 03 	98 . 39 	 . 	1 .02 . 98 	238 . 40 
1. Hargrave 	28 . 45 	 343 .  63 	102 . 44 	474 . 57 
El udson Bay  	.. 	14953 1,094 . 23 	74364 	26013 	89818 	3,146 . 61 
Maperial Cobalt.-  	14

11 ..- ' . 
. 	. - ... 	. _ . 	... 	. 	. .. 	... .. . 	14 . 61 

Kerr Lake 	213.33 	319 . 76 	660 • 24 	1,1.7 .3 • 42 	5,088 • 78 	1;292 . 58 	8,743 . 08 
EC'g Edward (Watts) 	19 10 	31 . 12 	338 • 19 	146 . 58 	13412 	2000 	68911 
LaRose 	  1,522• 52 	2,81545 4,84317 	6,757 . 21 	5,131 . 53 	3,58154 24,651 • 42 
Lawson 	14 11 	6112.... 	 75 . 73 

UcKinley-Darragh 	547.54 	742 • 4 2 1,808 19 1,056.49 2,393 . 0 0,208 . 64 	9,786 . 87 
Nancy Helen    . 	30 10 	201 . 32 	n6 . 32 .. 	. 	.. 	.... . . . .. 	347 . 74 
Nipissing   2,66810 	2,53826 	3,571 . 96 6,470 . 52 6:333 • 81 	2,95220 25,034 . 85 
Nova Scotia 	43.95 	272 . 21 	237 15 	224 . 79 .... ..... .... .. 	77890 

	

87 ... 	. 	. 	3 • 0..  0 	987 North Cobalt 	 6. 	
. . )'B ri en  140.50 	1,49161 	3,459 . 51 	1,419 . 11 	608 • 57 	628 . 44 	7,747 . 74 

Baux de Pet'son Lke 
(Little Nipissing).  	 40 . 67 	39 . 62 	31316 	28 . 45 	422 • 50 
(Nova Scotia).  	 121 . 15 	 121.15 

?rovincial 	 75 . 84 	 5205. 	100 . 54 	228 . 43 
: Princess 	 • 3.93 . 	 3 . 93 
ted Rock 	45 11 . 	 45 . 71 
ight of Way 	46 . 25 	129 17 	75004 1,60819 	981 . 41 	666 . 06 	4,18212 

Bochester 	 28 . 30 ...... • 7 . 	. 	28 . 30 
yer Bar. 	 0 . 58 ... 	. . .. .... ... .. 	22 	3 - 30 ;fl 	

. hiver  Cliff 	... ......   .. ...... . 	16044 	149 . 06 	156 • 84 	92 10 	558.64 
hive': Leaf 	9 . 00 	46 10 	197 . 03 	 252.39 
;flyer Queen.  	175-57 	478 . 57 	885 . 70 	31614 ... . .. . 	. .... 	. . 	1,856.58 
Cimiskaming  	 204 . 32 	795 . 20 	85214 1,119 . 12 	85.5 • 60 	3,826 18 
rimiskaming-Cobalt 	2047. 	6718...  	 88 . 45 
Prethewey  	438 16 	833 . 58 1,40819 1,134 . 50 	536 . 64 	602 . 98 	4,954 • 45 
: University 	17128 	60 . 23 . 	 231 . 51 
Tictoria 	 0 . 47 	 0.47 
Tiolet  	 36 10 . 	 36 - 00 
Valdman 	 38 . 81 	 38 11 
Vyandoh 	 24 15 - - ..... 	24• 15 

	

Total    8,331 . 08 14,85114 25,362 . 10 1029,94219 33,976 . 97 24,921 . 71 137,386 .26 

+ L'expédition de 1905 fut faite par la White Silver Mining Co., première pro-
priétaire de la mine Hargrave. 

Expéditions des usines Lawson, Princess et University depuis 1907, y compris 
celles de La Rose. 



93.21 182.87 
121.83 122.77 

19.00 

	

64.95 	32.80 

	

30.00 	31.90 
22.40 

345.45 
122.33.-- ....... 

82.15 168.18 
78.67 	86.41 

30.62 
212.70 

214.41 
161.31 
440.82 

36.40 
28.45 

64.20 

24.25 
31.65 
48.40 

30.55 
150.78 
20.00 

209.52 
271.93 
219.73 

3.00 
62.40 

30.05 

67.43 
24.45 

1,886.35 2,101.62 1,815,23 1,980.72 2,020.52  2,173.56 1,850.29 2,702.82 

21.87 
127.10 

...... 
64.15 
89.05 

189.20 

266.54 
77.40 

20.55 
32.60 
60.05 

146.65 
202.30 
186.15 

65.41 

62.55 

25.55 
110.21 
67.90 

20.00 

42.50 
32.54 
25.25 

39.90 63.50 

42.77 
35.35 

62.75 

âès:à 
32.95 

90.26 
56.00 

63.50 

90.67 
....... 

94.34 
.. .... 

67.32 
2.72 

...... 
96.02 

105.47 
70.26 
24.45 

60.73 
108.45 

5.19 
63.45 
32.80 

98.00 
35.25 

181.68 
135.70 

29.00 

92.60 
90.55 

338.86 
183.80 
283.95 

272.78 
299.34 
370.38 

305.55 
274.79 
194.35 

31.25 
88.88 

64.40 
31.10 

265.25 
23.50 
22.75 

165.77 
57.90 

94.25 
90.05 

31.50 
130.60 

êïiiô 

89.96 
48.65 

60.60 
131.44 

123.02 
90.90 

247.08 
96.01 

64.00  

154.73 
70.64 
23.70 

291.84 
95.85 

138.70 

126.11 
149.00 

398.57 
337.68 
206.32 

492.60 
319.23 
184.45 

25.14 
61.25 89.53 

51.86 
50.40 

2,177,33 2,087.26 2,184.50 

25.05 
41.12 

67.78 
29.88 

101.84 
79.75 

30.38 
53.58 
40.00 

214.46 
133.07 

101.98 
78.63 

183.83 

63.07 
90.74 

59.38  
122.29 

230.20 
110.55 
24.00 

132.60 
30.60 

212.30 
42.90 

62.84 
93.80 

275.71 
307.33 
128.78 

69.21 

87.73 
196.90 
32.00 

162.51 
23.58 
22.25 

149.90 
48.92 
90.00 

97.32 
111.47 

252.37 
258.46 
358.02 

32.01 

32.54 
124.35 

180.06 
121.54 

91.35 
41.65 
90.00 
31.08 
21.89 
83.15 
31.79 

277.24 
324.98 
200.74 

33.40 

32.08 

92.98 
55.68 

27.10 
20.00 

91.60 
16.65 
65.40 
66.45 

181.50 
14.40 
21.40 

121.30 
114.15 

...... •••••• 

61.75 
120.75 

397.28 
297.49 
178.51 

64.70 

Expéditions du district de Cobalt pour l'année civile 1911. 

Juin. Août.  Déo. 111 inc. Jan Fév. Mars. Avril Sept. Oct. Nov. Total. 

35.26 

Bldger 	  
Bailey 	  
Beaver 	  
Buffalo 	 
Casey-Cobalt 	 
Chambers-Ferland 	 
City of Cobalt 	.......... 
Cobalt Central 	  
Cobalt Lake 	 
Cobalt Townsite 	  
Colonial 	 
Con iagas 	 
Crown Reserve 	 
Drummond 	  
Green Meehan 	  
Hargrave 	 
Hudson Bay 	  
Kerr Lake . 	 
King Edward 	  
La Rose 	 
McKinley- Varragli 	  
Nipissing 	 
North Cobalt 	 
O'Brien 	  
Paterson Lake 	 
Provincial. 	  
Right of Way 	 
Silver Bar 	 
Silver Cliff 	 
Timiskaming 	 
Troth ewey 	  

	

Total 	  

27.10 
20.00 

790.81 
1,275.19 

277.74 
622.82 
281.30 
22.40 

2,111.32 
703.51 
114.10 

1,813.89 
977.32 
714.83 
102.98 
102.44 
898.88 

1,292.58 
20.00 

3,581.54 
3,238.64 
2,952.20 

3.00 
628.44 

- 28.45 
100.54 
666.06 

2.72 
92.30 

855.60 
602.98 

24,921.71 1,941.50 



Fermé 

Exploité par la mine 
City of Cobalt. 

Moulin à ordres 

Fermé 

Fermé 
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Le minerai produit de 1908 à 1911 fut expédié dans les pays suivants, 
pour traitement :- 

1908. 	1909. 	1910. 	1911. 
Pays. 

	

Pour 	Pour 	Pour 	Pour 

	

Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 

	

cent. 	cent. 	cent. 	cent. 

Canada   	7,401114 	29.18 10,230.64 	34.47 9,922.40 29.20 8,746.21 	34.02 
Grande Bretagne 	222.08 	0.88 	30.25 	0.10 	393.73 	1.15 	 
Allemagne  	299.46 	1.18 	106.51 	0.35 	232.14 	0.69 	218.66 	0.85 

	

Etats-Unis    17,439.42 	68.76 19,575.59 	65.08 	3,428.70 	68.96 16,745.35 	65.13 

	

Total...   25,362 . 10 100.00 29,942. 99 100.00 33,976 .97 100. 00 25,710 .22 100.00 

Quant aux concentrations, M Cole fait le rapport qui suit: 
"Quinze moulins exploités dans le cours de l'année ont réduit un total 

de 381,870 tonnes. Le moulin de la Baie d'Hudson a commencé ses opéra-
tions en mars, mais les moulins de Silver Cliff, King Edward et du Centre 
de 'Cobalt, ont été arrêtés la plus grande partie de l'année. Le moulin 
King Edward a dernièrement été loué par la City of Cobalt Mining Com-
pany, pour le traitement de ses propres minerais. 

"Des usines sont en construction pour les compagnies Beaver et Ni-
pissing. On emploie le procédé au cyanure concurremment avec la concen-
tration régulière par l'eau, dans les moulins de O'Brien et Buffalo, et dans 
le cas de la Nova Scotia. C'est une méthode combinée de cyanidation et 
d'amalgamation. On doit également adopter cette dernière combinaison dans 
le nouveau moulin Nipissing. 

"Nous donnons ci-dessous une liste des moulins du district avec leur 
capacité journalière :- 

Moulin. District. Capacité par 
jour. 

Remarques. 

Tonnes. 
Buffalo 	 
Cobalt Central 	  
Cobalt Lake 	  
Colonial.. 	 
Coniagas 	  
Hudson Bay 	  
King Edward 	 

McKtnley-Darragh 	 
Nipissing Reduction 	 
Northern Customs 	 
Nova Scotia 	 
O'Brien 	  
Si lver Cliff 	 
Timiskaming 	  
Trethewey 	 
Millerett 	  
Reeve Dobie 	  

En construction. 

Beaver 	  
Nipissing  	

Cobalt 	 

Gowganda 

Cobalt 	 

id 

1,555 

60 
200 

120 
75 

200 
160 
90 
80 
80 

100 
30 
30 

150 
100 

70 
30 

160 
50 
30 

1,815 



Tableaux. Criblu- 
res. 
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Nous donnons ci-dessous des tableaux de concentrations, qui illustrent 
bien les progrès accomplis dans cette branche de l'industrie, durant l'année 
1911. 

Rapport 
	des Con- 

centra- 
Total. 	tions. 

Moulins et mines. 
Tonnes 
broyées. 

Concentrations. 

Buffalo* 	 
Cobalt Central 	  
Colonial 	 
Cobalt Lake 	  
Con  iagas 	 
Hudson Bay 	 
King Edward- 

City of Cobalt 	 
King Edward 	  

McKinley-llarragh 	  
Millerett 	  
Nipissing Reduction 	 
Northern Customs- 

City of Cobalt 	 
Cobalt Townsite 	 
Casey Cobalt 	..... . 
La Rose 	  
Nancy Helen 	  

Timiskaming 	 
Trethewey 	 

	

Total   	

	

43,930 - 00 	23600 	735 . 00 

	

1,478 . 40 	3 - 82 	12 . 37 

	

7,755 . 00 	........ 	  

	

3,800 . 00 	39 . 15 	55 . 15 

	

53,150 . 00 	318 . 70 	952 - 40 

	

18,284 . 00 	239 . 00 	427 . 00 

	

1,047 . 50 	300 	25 . 00 

	

12,019 . 00 	  

	

46,49700 	644 . 00 	1,884 . 00 

	

5,45400 	8 . 00 	82 - 00 

	

14,76653 	87 . 82 	150 . 73 

	

5,911 . 08 	  

	

12,569 . 97  	388 . 39 

	

362 . 00 	  

	

36,264 - 49  	1,721 . 10 

	

519 . 00  	4 . 80 

	

34,720 - 00 	177 . 44 	588 . 23 

	

30,925 . 00 	107 - 68 	341.12 

329,462 . 97  

	

971 . 00 	45--1 

	

16 . 19 	91--1 

	

127 . 00 	61--1 

	

94 . 30 	40--1 

	

1,271 . 10 	42--1 

	

666 . 00 	27-1 

	

28 . 00 	38--1 

	

16 . 50 	73--1 

	

2,528 . 00 	18--1 

	

90 . 00 	61-1 

	

238 . 55 	62-1 

	

233 . 07 	25--1 

	

388 . 39 	33-1  

	

12 . 00 	33--1 

	

1,72110 	21-1  
480 108--1 

	

765 . 67 	45-1  

	

448 . 80 	69-1  

9,620 . 47  I  34--1 

Le moulin a traité par le procédé au cyanure 8804 tonnes de poussière de gangue, 
qui ont produit 4565 livres en lingots. 

Au Nova Scotia on a traité 19,152 tonnes, qui ont produit 686,406 onces, en lingots. 
Au O'Brien 	" 	33,256 	" 	 " 	 273,930 " 	" 	dg 

• Formant des totaux de 52,406 tonnes et 	 960,336 " 
Nombre total de tonnes traitées par les moulins de concentrations par l'eau 329,462.97 

64 	 par le procédé an cyanure 52,408,00 

Nombre total de tonnes traitées 	 381,870,97 

"Après avoir commencé en petit et avoir occupé une position compara-
tivement insignifiante, dans les débuts de Cobalt, le procédé par concentra-
tion s'est développé jusqu'à l'heure actuelle, où il est devenu l'un des fac-
teurs les plus importants de la situation. De fait, on peut dire sans exa-
gérer, que la moitié des mines, qui font des expéditions à l'heure actuelle, 
seraient fermées si elles dépendaient de leur minerai de bonne qualité sans 
l'appoint de leurs moulins pour leurs profits." 

Echantillonnage. 

"Les usines pour échantillonner le minerai de 'Campbell et Deyell ont 
été continuellement en opération d'un bout à l'autre de l'année 1911, et du-
rant cette période, ont traité 5,653 tonnes de minerai de qualité supérieure. 
Cela représente environ 70% de la capacité de l'usine. 

Cette usine a été construite dans le but d'échantillonner les minerais 
argentifères de qualité supérieure du district de Cobalt, et l'on a pris bien 
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soin des détails les plus minutieux pour arriver à ce résultat. On est à y 
installer les machines qui feront disparaître la mauvaise méthode d'échan-
tillonner sur le plancher, de sorte que maintenant tout se fera automatique-
ment de la cave au grenier. La besogne accomplie dans cette usine ne le 
cède en rien à ce qui se fait dans les meilleurs établissements du genre sur 
le continent, et le fait qu'elle soit située à Cobalt est décidément un bien-
fait pour le camp." 

Pouvoir. 

"La débâcle au printemps de 1911 arriva en retard, et elle ne fut pas 
précédée de dégels temporaires considérables. 

Le manque d'eau se fit tellement sentir, que la production de l'énergie 
en fut matériellement affectée. 

Cette situation a eu pour effet de diminuer perceptiblement le volume 
des expéditions de minerai, au cours des trois premiers mois de l'année. 

Vers la fin de l'année, les deux compagnies d'énergie de la rivière Mont-
réal, c'est-à-dire la Cobalt Power Company et la Cobalt Hydraulic Power 
Company, se consolidèrent sous le nom de "The Northern Ontario Light 
and Power Company Limited." 

Traitement des minerais de Cobalt. 

Voici une liste des compagnies propriétaires de smelters qui ont reçu 
du minerai du district de .Cobalt, dans le cours de l'année 1911, accompa-
gnée de quelques-unes des listes de prix en vertu desquels les achats furent 
effectués. Autant que possible, les tarifs cités sont ceux qui étaient en vi-
gueur au ler janvier 1912. 

Canadian Copper Company, Copper Cliff, Ont. 
Canada Refining and Smelting Company, Orillia, Ont. 
Coniagas Reduction Company, St. Catharines, Ont. 
Deloro Mining and Reduction Company, Deloro, Ont. 
American Smelting and Refining Company, New York, N. Y., 

E.U. d'A. 
Balbach Smelting and Refining Company, Newark, N.J., E.U. d'A. 
Beer,  , Sondheimer and Company, Frankfort-on-Main, Allemagne 

et New York, N.Y., E.U. d'A. 
Pennsylvania Smelting Company, Pittsburg, Pa., E.U. d'A. 
Gouvernement de Saxe, Saxe, Allemagne. 
United States Metals Refining Company, New York, N.Y., E. U. 

d'A. 

1. Canadian Copper Company, Copper Cliff, Ont. 

Des changements récents ont augmenté la capacité de .cette usine de 
800 à «  1,000 tonnes par mois, ce qui donne un rendement mensuel de 1,000, 
000 à 1,500,000 onces d'argent. Un autre résultat de cet agrandissement 
et de ces changements qui ont été effectués ce sont des retours plus prompts 
aux expéditeurs. Autrefois, la compagnie payait la valeur de 70% de l'ar-
gent dans l'espace de 35 jours et 30% dans les 90 jours, à partir de la date 
de l'échantillonnage. Depuis le 1er décembre 1910, les paiements sont faits 
à raison de 70% dans les 30 jours et 30% dans les 60 jours. 
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Tous les achats sont faits par la Oxford Copper Company de New-York, 
et la liste ci-dessous dorme en abrégé les prix pour les minerais argent-cobalt-
arsenicaux. L'acheteur devra payer pour :— 

84 % d'arg. p. tonne de ni. (2,000 liv.) lorsque c. tonne d. aux essais 200- 500 one. d'arg. 
85 	 iC 	 C 	 CC 	 500- 600 	" 
87 	 CC 	 fi 	 600- SOO 	" 
90 	 CC 	 fC 	 800-1,000 	" 
92 	 ‘‘ 	 ‘‘ 	 1,000-1,300 	" 
93 	 ‘‘ 	 ‘‘ 	 ‘‘ 	 1,300-1,600 	" 
93% 	 Ci 	 CC 	 Ci 	 1,600 - 2,000 	" 
94% 	 fi 	 if 	 2,000-2,500 	" 
95 	 ‘‘ 	 ‘‘ 	 2,500-3,000 	" 
95% 	 ‘e 	 ‘‘ 	 CC 	 3,000-4,000 	" 
96 	 CC 	 4,000-5,000 	" 
96% 	 ‘‘ 	 .‘ 	 5,000 et au-delà" 

Le minerai doit être livré aux chars de la Canadian Copper Company, 
f.o.b. à Copper Cli ff, Ont. Le minerai doit être aux risques de l'expéditeur, 
jusqu'à ce que l'échantillonnage ait été commencé; car l'acheteur ne peut 
assumer la responsabilité tant que le minerai n'est pas rendu à son usine. 

L'échantillonnage se fait aux frais de l'acheteur, en présence des repré-
sentants de l'acheteur et du vendeur. Les essais doivent être faits par Le-
doux & Compagnie, de New-York, aux dépens du vendeur et ce sont ces 
essais qui auront force de loi pour le règlement. 

Le paiement de 70% de l'argent qui revient au vendeur selon l'échelle 
ci-dessus, devra être fait selon le prix officiel de l'argent, à New-York, à la 
date du premier règlement, qui devra être 30 jours après la date à laquelle 
l'échantillonnage du minerai aura été complété. L'acheteur cependant, se 
réserve le droit de livrer à l'une ou l'autre, ou aux deux dates ci-dessus spé-
cifiées, au lieu d'argent comptant, à sa volonté, autant de lingots d'argent, 
(argent en barres commercial) qu'il en est dû au vendeur en règlement à, 
ces dates et telle livraison devra être faite dans la ville de New-York. 

2. Coniagas Reduction Company, Limited, St. Catharines, Ont. 

"L'usine de la Coniagas Reduction Company a traité environ 6,000,000 
d'onces d'argent, durant l'année 1911, la plus grande partie des lingots 
ayant été expédiés à Londres, Angleterre. 

Nous donnons ci-dessous sous une forme condensée la liste des prix de 
traitement, qui a été mise en force le 1er novembre 1911. 

Le pourcentage de l'argent devait être payé d'après l'essai commercial 
de la teneur en argent par tonne .de 2,000 livres, comme suit:— 

55 % pour 	50 onces et une augmentation proportionnée. 
73 	 200 
78 	 300 	 ‘‘ 	• 

84 	" 	300 
91.5 " 	1,000 	 CC 

92.5  " 	1,500 	 ‘‘ 	 ‘g 

93.5 " 	2,000 	 if 	 if 

95 	" 	3,000 onces et au-delà. 

L'échantillonnage devra être fait aux frais du vendeur. Tout le mine-
rai acheté sera sujet à un droit de raffinage de î de cent par once de la 
teneur en argent. 

29976 — 9 
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75% du montant sera payable 30 jours après la date de l'émission du 
rapport du pesage et de l'échantillonnage. 

25% du montant sera payable 90 jours après la date de l'émission du 
dit rapport. Le prix de l'argent devra être déterminé par les cotations de New-
York, telles que fournies par MM. Handy et Herman à la Western Tele-
graph Company, aux dates de règlement. 

3. Doloro Mining and Reduction Company, Limited, Doloro, Ont. 

"La liste des prix de traitement de cette compagnie, publiée au com-
mencement de l'année 1911, était encore en force le ler janvier 1912, et 
elle était comme suit:— 

Prix du traitement, $25 par tonne de minerai. Prix du raffinage, de 
cent par once de teneur en argent pour le minerai donnant à l'essai 3,000 onces 
et plus, la tonne. Un cent par once de teneur en argent pour le minerai 
donnant à l'essai 2,000 à 3,000 onces, la tonne. Un cent et demi par once 
de teneur en argent pour le minerai donnant à l'essai moins que 2,000 onces 
la tonne. Les termes de paiement sont 75% du produit net d'après les co-
tations à New-York de Flandy et Herman, 30 jours après que l'échantillon-
nage est complété; 25% du produit net selon les cotations de Handy et 
Herman à New-York, 90 jours après que l'échantillonage est terminé. Le 
minerai devra être livré par char, f.o.b., à la gare de Marmora, chemin de 
fer C. O., et il sera aux risques de l'expéditeur, jusqu'à cc que l'échantillon-
nage soit commencé. 

4. Canada Refining and Smelting Co., Limited, Orilla, Ont. 

"Cette compagnie alluma ses hauts fourneaux le 20 février 1911; mais 
elle ferma son établissement plus tard, tandis qu'on procédait à son agran-
dissement. ,Sa capacité actuelle est de 15 à 20 chars par mois ou le double 
de ce qu'elle était lorsque les opérations commencèrent. 

La liste des prix de traitement reste telle quelle, et elle est comme suit : 

84 % de la teneur en 
86 

fi 89 
91 
93 
931A 	‘‘ 

94 1/2 
95 	‘‘ 

arg. par essai 

‘‘ 
CC 

Ci 

4C 

Ci 

CC 

commercial 200 onces et plus p. tonne de 2,000 liv. 
" 	 300 	 ‘‘ 

‘‘ CC 	 500 	CC 

4C 	 750 	 " 	‘‘ 

	

1,000 	 CC 	 CC 

‘‘ 	1,500 	 ‘‘ 	‘‘ 
‘, ." 	2,000 	 CC 

6 : 	 2,500  

Les minerais contenant moins de 3,000 onces la tonne, sont sujets à 
un droit de raffinage de cent l'once. Les minerais contenant moins de 
1,000 onces la tonne sont sujets en outre à un droit de traitement de $10 
la tonne. 

Les termes de paiement pour l'argent sont: 75% du montant, 30 jours 
après la date du rapport du pesage et de l'échantillonnage; 25% du mon-
tant, 90 jours après la date de l'émission du dit rapport. 

Le prix de l'argent devra être basé sur les cotations officielles de New-
York. 
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Le minerai devra être livré F. O. B., à Orillia, par char aux risques du 
propriétaire. 

Les poids des minerais, seront pris, après que l'on aura déterminé la 
perte occasionnée par le traitement et l'humidité. 

Si on le désire, l'échantillonnage et les poids de Campbell et Deyell 
seront acceptés comme finals, et en cas de dispute quant aux essais, le règle-
ment sera effectué en prenant comme base les essais de Campbell et Deyell, 
et tout autre point de comparaison, selon que le voudront mutuellement les 
parties. 

5. American Smelting and Refining Company, New-York, E.U. d'A. ; 

"De toutes les compagnies étrangères qui reçoivent des minerais argen-
tifères de Cobalt, la American 'Smelting and Refining Company, a reçu le 
plus fort tonnage. Le minerai était consigné à eerth Amboy, NJ., et à 
Denver, Colo., et comprenait du minerai de bonne et de faible qualité. 

Les prix offerts par cette compagnie varient selon la qualité et l'analyse 
des différents minerais expédiés, et aussi selon que les expéditions sont occa-
sionnelles ou que les contrats sont faits pour le rendement entier et pour 
une période déterminée. Les prix dépendent également jusqu'à un certain 
point de la durée du contrat et des conditions d'exploitation au smelter au 
temps où l'on offre un tonnage déterminé. On peut, cependant, avoir une 
idée des prix en vigueur, d'après les taux dans les contrats qui sont comme 
suit à l'heure actuelle :— 

Tarif.—Pour les minerais donnant à l'essai 1,000 onces ou plus la tonne. 
Argent.—Paiement de 95% de la teneur en argent, selon les cotations 

de New-York. 
Coût du traitement.—$7.00 par tonne de 2,000 livres, poids sec. 
Arsenic.—En outre du coût de réduction, on chargera 25 cents par 

tonne sèche, chaque fois que la quantité d'arsenic excédera 15%. 
Paiement. —Règlement par argent comptant, du moment que l'on tombe 

d'accord quant aux essais. 

6. Balback Smelling and Refining Company, Newark, N.J., E.U. d'A. 

Cette compagnie n'a pas offert de liste de prix régulière pour les mi-
nerais argentifères du district de Cobalt. Cependant elle a fait quelques 
achats dans le cours de l'année, remettant 93% de la teneur en argent des 
minerais donnant à l'essai environ 2,000 onces d'argent la tonne. 

7. Beer, Sondheimer & Compagnie, Frankfort-sur-Main, Allemagne. 

"Au début de l'année 1911, l'agence New-Yorkaise de Beer, Soudhei-
mer & Compagnie a fait quelques achats de minerais argentifères de Cobalt, 
mais maintenant, la compagnie ne demande plus de ces minerais. 

8. Pennsylvania Smelting Company, Pittsburg, Pa., E.U. d'A. 

"La liste des prix de traitement de la Pennsylvania Smelting Com-
pany, le 1er janvier 1912, était la même que celle en vigueur d'un bout à 
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l'autre de l'année 1911, si ce n'est que sur les minerais donnant plus de 
2,800 onces la tonne, elle offre une échelle mobile, qui donne un meilleur 
pourcentage de rendement à l'expéditeur, à mesure qu'augmente la teneur 
en argent du minerai. Cette liste de prix est maintenant comme suit:— 

Liste des prix pour les minerais contenant moins de 2,800 onces. 

Pour les minerais contenant moins de 200 onces d'argent à la tonne, 
nous paierons le prix de New-York, moins a de cent l'once pour 95% de la 
teneur en argent, moins le coût du traitement de $8.00 la tonne. 

Pour les minerais contenant de 200 à 400 onces d'argent la tonne, nous 
paierons le prix de New-York, moins cent l'once pour 95 % de la teneur 
en argent et moins le prix du traitement qui est de $8.00 la tonne. 

Pour le minerai contenant de 400 à 2,000 onces d'argent la tonne, nous 
paierons le prix de New-York, moins de cent l'once pour 95% de la teneur 
en argent, moins le prix du traitement qui est de $8.00 la tonne. 

Pour le minerai et les concentrations grossières, contenant 2,000 onces 
d'argent en montant, la tonne, nous paierons le plein prix de New-York. 
pour 95% de la teneur en argent et nous ne chargerons rien pour le trai-
tement. 

Pour les produits de Vanner ou Wilfley, nous paierons le prix de l'ar-
gent, moins 1 cent. Ponce pour 94% de la teneur en argent, moins le coût du 
traitement, qui est de $8.00 la tonne. 

Pour les concentrations au crible contenant de 400 à 2,000 onces d'ar-
gent la tonne, nous paieons le prix de l'argent à New-York, moins cent 
l'once pour 95% de la teneur en argent, moins le coût du traitement qui 
est de $8.00 la tonne. 

Les minerais de qualité inférieure sont supposés contenir moins de 10% 
d'arsenic. 

Tous les minerais doivent être expédiés par chars F.O.B. à nos usines, 
à Carnegie, Pa., par le chemin de fer P.C.C. & Saint-Louis. 

Liste de prix pour les minerais contenant au delà de 2,800 onces :— 

Aucune charge pour le traitement ou le raffinage. Pour les minerais 
contenant de 2,800 à 3,000 onces, nous paierons 95-i% de leur teneur en 
argent et nous augmenterons le pourcentage de 1/10 de 1% pour chaque 
200 onces additionnelles, jusqu'à 4,000 onces la tonne. Pont les minerais 
donnant plus de 4,800 onces à l'essai, nous paierons un pourcentage constant 
de 96-1%. Toutes les autres conditions sont les mêmes que pour les mine-
rais contenant moins de 2,800 onces. 

Les essais de règlement seront la moyenne constituée par les résultats 
que nous aurons obtenus et ceux obtenus par les expéditeurs ou leurs repré-
sentants, s'ils ne diffèrent pas trop; autrement les échantillons seront expé-
diés à l'arbitre. 

Les limites de partage pour les minerais contenant moins de 150 onces-
d'argent à la tonne, devront être de 1-1 once, pour les minerais contenant 
150 onces et moins de 500 onces, 1% de la teneur, pour les minerais conte-
nant plus de 500 onces, 8/10 de 1% de la teneur en argent. 
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9. Snielter du Gouvernement, Saxe. 

"Le smelter du gouvernement saxon a reçu certaines quantités de mi-
nerai de bonne qualité de Cobalt, les bases du contrat étant comme suit:— 

Paiement de 96% de la teneur en argent, selon la cotation de l'argent 
à Hambourg. 

Paiement, 30 jours après l'arrivée du minerai à Hambourg. Le mine-
rai doit donner à l'essai au moins 4,500 onces d'argent à la tonne. 

Le contrat ci-dessus devra être fait pour au moins une consignatior de 
six chars de minerai. 

10. United States Illetals Refinin,g Company, New-York—Usines sises à 
Chrome, N.J., E.U. d'A. 

"Les minerais argentifères de Cobalt qu'achète cette compagnie sont 
comparativement de qualité inférieure, les plus riches ne contenant que 400 
onces d'argent à la tonne. Elle ne publie pas de liste de prix régulière, 
mais les prix varient selon la nature du minerai qu'elle achète." 

Un certain nombre des compagnies de Cobalt qui expédient du mine-
rai, ont publié dans leurs rapports annuels, quelques détails sur leurs opé-
rations, parmi lesquels nous avons puisé les extraits suivants:— 

Mines Coniagas, Limitées, Année se terminant le 31 octobre 1911. 

TOTAUX DES EXPÉDITIONS DE CETTE MINE. 

Année. 	 Minerai. 	Concentrés. 	 Total. 

Du ler Nov. au 31 Oct,. Tonnes. 	Onces. 	Tonnes. 	Onces. 	Tonnes. 	Onces. 
1905-1906 	289 	657,513    	- 	289 	657,513 
1906-1907 	2,655 	1,341,372  	2,655 	1,341,372 
1907-1908 	 * 	 627.5 	1,457,210 
1908-1909 	350 	807,253 	426 	599,975 	776 	1,407,228 
1909-1910 	330.1 	979,630 	645.5 	949,901 	975.6 	1,929,531 
1910-1911 	619.1 	2,142,536 	1,418.4 	1,643,616 	2,037.5 	3,789,274 

	- 	 
Total an 31 Oct 1911... 	4,243.2 	5,928,304 	2,489.9 	3,193,492 	7,360.6 	10,582,128 

* Minerai et concentrés. 

On y a fait une installation de table de cannevas, qui est en opération 
depuis le ier janvier, ce qui nous permet de recouvrer des concentrations de 
qualité inférieure, qui étaient perdues auparavant. 

La quantité totale de minerai traité dans le cours de l'année a été de 
52,320 tonnes, donnant une moyenne de 36.3 onces à la tonne. La valeur 
moyenne des rognures provenant du moulin a été de 4.75 onces à la tonne. 



Année. Poids sec 
Tonnes. 

- 

Onces brutes Valeur brute. Valeur nette. Coût par 
once. 

1908 	  
1909 	  
1910 	 
1911 	 

650.78 
 3,093 . 00 

2,753.00 
1,048.59 

1,798,954 
4,034,325 
3,248,196 
3,430,902 

$ cts. 
910,350 62 

2,080,156 08 
1,757,824 . 27 
1,833,516 80 

$ cts. 

854,788 89 
1,895,484 92 
1,633,716 66 
1,751,300 21 

Total  .............. 7,545.37 12,512.377 6,581,847 77 6,136,290 68 

Cts. 
• 7.508 
10.31 
11.97 
10.671 
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Crown Reserve Xining Company, Limited, année se terminant au 31 
décembre 1911. 

EXPÉDITIONS. — PRODUCTION TOTALE 

Expéditions. 	Poids. 	Argent 	Valeur brute. 	Trait- Valeur nette. rnent. 

Tonnes. 	Onces. 	$ 	cts. 	$ 	cts. 	$ 	cts. 
Haute teneur.  	644.561 • 	2,99L404 	1,605,568 90 	71,937 34 	1,533,631 56 
Basse teneur 	390.256 	64,284 	33,862 33 	8,319 62 	25,542 71 
Lingots 	7.952 	221,792 	114,037 38 	1,371 37 	112,666 01 

	

1,042.769 	3,277,480 	1,753,468 61 	81,628 33 	1,671,840 28 
Minerai traité (expédié 

sous forme de lingots). 	5.820 	153,422 	80,048 19 	588 26 	. 79,459 93 

Total des expéditions... 	1,048.589 	3,430,902 	1,833,516 80 	82,216 59 , 	1,751,300 21 

TOTAL DES EXPÉDITIONS A DATE. 

Développement de la mine à la fin de l'année  1911 : — 
Fonçage et creusage.. .. 	 .. 1,790 pieds. 
Galeries.. 	 .. 5,247 	" 
Travers-bancs.. .. 	 .. 5,172 " 

Total.. .. 	 .. 12,209 	" 

Kerr Lake Xining Company, année se terminant au 31 août 1911. 

Le développement total au 31 août 1911, est de 21,946 pieds, ce qui 
équivaut à un peu plus de quatre milles. 

-Le coût de la production de l'once, est comme suit:— 
Extraction et développement.. .. 	.. 9.71 cents. 
Coût du transport et du traitement.. .. .. 4.59 " 
Administration et frais généraux.. 	.. 0.39 " 

Total.. .. 

Le coût a été . quelque peu accru à raison de la plus grande proportion 
des travaux de développement comparativement à l'abatage qui a été fait 
durant l'année."  • • 

CC 



3,561,412 
4,092,709.33 

$2,191,524.34 
53.55 

177,132.85 

$2,014,391.4.9 

.. . 	: 

... . . • • 
• 	• • • •• 

135 

The La Rose Consolidated Mines Company, année se terminant au 31 
décembre 1911. 

TOTAL DES EXPÉDITIONS AU 31 DÉCEMBRE 1911. 

	

Valeur brute 	Valeur nette 

	

Tonnes sèches. Onces d'argent PaYée pour les 	reçue du 

	

sous-produits 	snielter. de l'argent. 

$ 	cts. 	$ 	cts. 

Avant Mai 31, à 1908....... 
	

5,583.0000 	2,675,161.00 	1,711,422 00 	1,504,707 00 
Mai 31, 	'08, à Mai 31, 	'09 	 6,063.6705 	2,915,706.58 	1,516,881 55 	1,320,698 25 
Mai 31, 	'09, à Mai 31, 	'10 	 6,313.9050 	3,100,443.93 	1,652,416 76 	1,442,192 98 
Mai 31, 	'10, à Dec. 31, 	'10 	 2,380.6085 	2,118,574.25 	1,147,276 36 	1,040,933 98 
Durant l'année 1911 	3,561.4120 	4,092, 709 . 33 	2,191,524 34 	2,014,391 49 

Total 	23,902.5960 	14, 902 , 595 . 09 	8,219,521 01 	7,322,923 70 

Les travaux de développement exécutés au cours de l'année 1911, ont 
été : 11,045 pieds de puits, galeries, travers-bancs et exhaussement ; abat-
tage, 13,589 verges cubiques et tranchées 15,095 pieds. 

SOMMAIRE DES EXPÉDITIONS. 

Tonnes sèches expédiées.. 
Teneur en onces d'argent brut.. .. 
Valeur de l'argent brut.. .. 
Prix moyen reçu par once—cents.. 
Déduction au mener pour le transport et le 

traitement.. 	• . 
Valeur nette reçue pour les ventes de mine- 

Nipissing Mines Company, année se terminant au 31 décembre 1911. 

TOTAL DES EXPÉDITIONS AU 31 DÉCEMBRE 1911. 

Valeur brute 

	

de l'argent, 	Valeur nette 
Année. 	 Poids sec. 	Argent brut. 	 au retour plus du  plus le prix des 

sous-produits. 	stnel er. 

Lbs. 	Ozs. 	 $ 	cts. 	$ 	ots. 
1904 	124,659 	32.13 	24,16390 	23,887 52 
1905 	939,373 	753,153.90 	505,638 28 	471,666 61 
1906 	4,019,494 	2,214,821.60 	1,576,852 94 	1,421,655 54 
1907 	 4,804,426 	2,239,551.89 	1,373,088 57 	1,234,492 35 
1908 	7,009,998 	2,893,031 .44 	1,526,686 32 	1,364,478 03 
1909 	12,825,169 	4,646,869.21 	2,417,767 21 	2,180,407 02 
1910 	13,397,860 	5,597,778.61 	3,008,000 98 	2,742,321 23 
1911 	5,829,254 	4,678,074.14 	2,507,196 98 	2,381,712 54 

Total 	48,950,233 	23,023,312.92 	12,939,395 18 	11,820,620 84 

Le moulin pour le traitement du minerai de première classe, commença 
les opérations au ler février 1911 et à l'heure actuelle la production entière 
de la mine y est traitée avec succès. 
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Le procédé, qui est nouveau, en tant que son application aux minerais 
de Cobalt est concernée, a été inventé par Charles Butters et son assistant, 
G. H. Clevenger ; l'usine a été construite par James Johnston, qui en a la 
direction depuis. Le procédé en est essentiellement un d'amalgamation dans 
une solution de cyanure dans un moulin à tube où plus de 97% de l'argent 
contenu dans le minerai est récupéré sous forme d'amalgame. On soumet 
ensuite le résidu au traitement régulier par le cyanure au moyen duquel 
on a encore une extraction additionnelle du métal. Dans le cours de l'été, 
on y a érigé une raffinerie, et depuis, on a expédié la production totale de 
l'usine sous forme de lingots d'argent fin .0n s'est contenté de pratiquer 
des tranchées dans les sections sud et est du lac Peterson. 

Une équipe de 25 hommes a complété 13.7 milles de tranchées d'une 
profondeur de 2.7 pieds, au coût de $8,831.58. 

Voici le sommaire des travaUx souterrains exécutés en 1911:— 
Galeries, 3,675 pieds ; travers-bancs, 3,602 pieds; exhaussement, 1,208 

pieds; fonçage, 296 pieds; total, 8,781 pieds. Abattage, 13,841 verges cu-
biques. 

McKinley-Darragh Mines of Cobalt, Ltd, année civile 1911. 

"Bilan des opérations minières :— 
McKinley-Darragh, jusqu'au ler janvier 1912, 20,066 pieds de galeries, 

travers-bancs, exhaussements, cheminées et puits; Savage, jusqu'au ler jan-
vier 5,955 pieds. 

Rapport du moulin :— 
Quantité totale du minerai traité, 1911, 46,497 tonnes. 
Nombre de jours où l'usine a marché, 318.66. 
Moyenne de tonnes par jour, 145.91. 
Coursiers supérieurs, 39,685. 
Coursiers inférieurs, 4,122. 
Pourcentage d'extraction, 89,614. 
Onces d'argent récupérées, 1,653,595." 

Timiscaming Mining Company, Ltd, année civile 1911. 

SOMMAIRE DES PROGRÈS ACCOMPLIS. 

Depuis 
le début des 
opérations. 

Nature des travaux. Année 1911. 

Fonage des puits.. .. 
Cheminées et exhaussements.. 

	

112.0 	958.0 

	

353.8 	1,100.8 

	

2,184.2 	8,549.2 

	

936.0 	2,202.0 

3,586.0  I 	12,810.0 

La profondeur totale du puits No 2, à partir du col, est de 628.0 pieds. 
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COUT DE L'EXPLORATION, DU DÉVELOPPEMENT, ET DE L'EXTRACTION, 

PAR TONNE. 

24,783 tonnes de minerai ont été élevées à la surface. 
40,937 tonnes de minerai et de déchets ont été montés à la surface. 

Coût 
par tonne de 

minerai. 

Coût par tonne 
de minerai et 
de déchets. 

$ cts. 
1 32 
1 67 
2 98 
0 88 

$ cts. 
0 80 
1 01 
1 80 
0 54 

Développement.. .. 
Minage et boisage.. .. 

Coût à la surface.. .. 6 85 4 15 

" Aucun paiement n'a été fait cette année, pour aucun des sous-pro-
duits: cobalt, nickel ou arsenic. D'un autre côté, nous avons dû payer à 
quelques-uns des smelters pour l'excédent d'arsenic que contenait le minerai. 

"Les 34,720 tonnes traitées à l'usine, ont produit 770 tonnes de mi-
nerai à expédier, ce qui donne une proportion de concentration d'environ 
45 à 1. 

"Le droit d'étampage a été d'environ 3.13 tonnes par 24 heures, ce 
qui est un peu moins que l'année dernière. 

" Le coût du traitement par tonne, couvrant tous les frais a été de $3.00 
la tonne, en comparaison de $3.86 l'année dernière, une amélioration de 86 
cents la tonne." 

Colombie Anglaise. 

La principale source de la production argentifère dans cette province, 
sont les minerais de plomb argentifères de East et West Kootenay et la te-
neur en argent des minerais or-cuivre-argent, des districts de Rossland, 
Boundary et de la Côte. 

La production en 1911, en se basant sur les quantités récupérées aux 
smelters, a été de 1,887,147 onces, évaluées à $1,005,924. 

Les principales mines de la province qui produisent de l'argent, par 
ordre d'importance sont: La Van Roi, la Sullivan, la Rambler-Cariboo, la 
St-Eugène, la Ruth et la Standard. 

Les mines Granby et Phoenix, à cause de leur fort tonnage de minerais 
de cuivre, arrivent en quatrième place comme productrices d'argent, avec les 
autres qui maintiennent leurs positions relatives. 

On s'occupe beaucoup des mines de plomb argentifère du district de 
Slocan, et les probabilités sont que la production des camps de Sandon, Sil-
verton et d'Ainsworth peut être augmentée. Le tableau suivant est tiré du 
rapport annuel du Ministère des Mines de la Colombie Anglaise de 1911. 
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ARGENT.-TABLEAU 3. 

Production de la Colombie Anglaise par districts, 1907-1911.* 

1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

Onces. 	Onces. 	Onces. 	Onces. 	Onces. 

Cassiar 	 2,291 	14,169 	4,569 	1,454 	29,976 
Kootenay Est- 

Division de Fort Steele..... 	821,367 	641,855 	580,240 	501,475 	330,235 
Autres divisions 	3,955 	3,384 	825 	243 

Kootenay Ouest 	  
Division de Ainsworth 	301,322 	314,142 	352,555 	233,010 	77,375 
Division de Nelson  	236,837 	25,067 	75,908 	45,787 	76,774 
Division de Slocan  	590,998 	848,595 	738,175 	964,634 	793,926 
Division de Trail Creek 	126,661 	129.558 	80,026 	87,833 	88,076 
Autres divisions 	122,232 	173,675 	169,435 	107,753 	67,884 

Yale- 
Boundary  	469,206 	451,323 	492,333 	460,945 	326,849 
Yale 	 223 	23  	3 	343 

La côte et autres districts... 	70,356 	29,598 	38,676 	47,104 	100,926 

Total 	2,745,448 	2,631,389 	2,532,742 	2,450,241 	1,892,364 

(") Des rapports du Ministère des mines, Colombie Anglaise. 

Yukon. 

Les chiffres de la production argentifère du Yukon, donnés dans le ta-
bleau 2, représentent l'argent en alliage avec l'or de placer ainsi qu'une 
faible quantité provenant des mines à filons du district. En moyenne, 
chaque cinq onces de lingots bruts provenant des exploitations alluviales, 
contiennent une once d'argent. En 1909, la production a été de 45,000 
onces d'argent provenant entièrement des mines de placer. En 1910, la pro-
duction dès placers a été de 50,000 onces, évaluées à $26,743 et la production 
des mines à filons, 37,418 onces, évaluées à $20,013, soit un total de 87,418 
onces d'argent fin, évaluées à 46,756. En 1911 la production des placers 
a été de 50,300 onces, évaluées à $26,312, et la production des mines à filons, 
62,408 onces, évaluées à $33,266, soit un total de 112,708 onces d'argent fin, 
d'une valeur de $60,078. 

Exportations. 

Les tableaux qui suivent donnent les statistiques de l'argent en minerai, 
matte ou sous toute autre forme, exporté du Canada depuis 1886, telles que 
compilées des rapports du Commerce et de la Navigation publiés par le 
Ministère des Douanes. 

Les exportations, durant l'année 1911, ont été de 31,216,725 onces, éva-
luées à $15,807,366, contre des exportations de 30,699,270 onces, évaluées 
à $15,649,537, en 1910. 
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AIRGE.NT'.—TABLEAU 4. 

Exportations d'argent sous forme de minerai, etc. 

Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $. 

1886.  	25,957 	1895  	994,354 	1904   	1,904,394 
1887 	206,284 	1896   	2,271,959 	1905  	2,777,218 
1888 	219,008 	1897  	3,576,391 	1906  	5,686,444 
1889 ........ ....... .. 	212,163 	1898  	2,902,277 	1907    	9,941,849 
1890 	204,142 	1899  	1,623,905 	1908   	12,403,482 
1891 	225,312 	1900  	2,341,872 	1909   	15,719,909 
1892 	56,688 	1901  	2,026,727 	1910  	15,649,537 
1893 	213,695 	1902  	1.820,058 	1911  	15,807,366 
1894 	359,731 	1903  	1,989,474 



ZINC. 

La .production du minerai de zinc au Canada, en 1911, selon les retours 
directs des producteurs, a été de 2,500 tonnes, évaluées à $101,072, la plus 
grande partie provenant de la Colombie Anglaise. •La teneur en zinc de ces 
expéditions selon les retours, a été de 2,346,849 livres, qui, si elle était éva-
luée au prix moyen, sur le marché de New-York, du spelter dans le cours 
de l'année, aurait une valeur de $135,132. 

Le minerai expédié de la Colombie Anglaise contient également une te-
neur variable en argent, pour laquelle les smelters paient, et sans laquelle, 
à cause du droit d'importation aux Etats-Unis et le long trajet par rail, 
cela ne paierait pas de l'expédier. La mine Richardson ou Long Lake, dans 
le canton Olden, comté de Frontenac, Ontario, n'a pas expédié de minerai, 
dans le cours de l'année 1911. 

Les expéditions de la Colombie Anglaise ont été fort réduites, par suite 
de la destruction des moulins, d'installations minières et d'accommodations 
aux chemins de fer par les feux de forêts de 1910; il n'y a eu que deux 
mines qui ont expédié du minerai, dans le cours de l'année 1911. 

Le minerai de zinc de la Colombie Anglaise est exporté pour être traité 
aux smelters du Kansas et d'Oklahoma et depuis que les smelters exigent 
au delà de 30% de zinc, le taux maximum du tarif douanier des Etats-
Unis, se trouve à affecter les minerais canadiens. 

Les taux tarifaires concernant le zinc, actuellement, sont comme suit:— 
Les minerais d'une teneur de moins de 10% sont exemptés de tout droit. 
Les minerais d'une teneur de 10% ou plus ,et moindre de 20%, de 

cent la livre. 
Les minerais d'une teneur de 20% ou .  plus, et moindre de 25%, cent 

la livre. 
Les minerais d'une teneur de 25% ou plus, 1 cent la livre. 
Tous les taux sont basés sur la teneur métallique du zinc. 
Les smelters des Etats-Unis paient habituellement en prenant comme 

base une teneur de zinc de 45%. Le prix de cette base varie selon le prix 
du spelter à Saint-Louis, et un montant déterminé est ajouté ou déduit 
pour chaque unité de zinc en plus ou en moins que la base. Quant à l'ar-
gent, il est payé au prix de New-York, après avoir déduit les pertes occa-
sionnées par le traitement. On établit fréquemment des limites, qui ne 
doivent pas excéder les teneurs en fer ou en plomb. 

Voici un exemple typique que nous pouvons citer: On a payé à une 
certaine mine $28.50 par petite tonne pour des concentrations de zinc, qui 
contenaient 45% de zinc, quand le spelter n'était coté qu'à 5 cents la livre 
à Saint-Louis. Pour chaque unité au-dessus ou au-dessous de 45% de zinc, 
on ajoutait ou déduisait selon le cas 85 cents. Pour chaque augmentation 
ou diminution de 1 cent la livre de spelter à Saint-Louis, on allouait une 
augmentation ou diminution de $7.00 par tonne de 2,000 livres, et en propor- 
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Minerai de zinc 
expédié. 

Zinc métallique dans le 
minerai expédié. 

Année civile. 
Tonnes. Valeur à 

la mine. 
Valeur 
finale. Liv. 

1898 	  
1899. 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 
1904 	  
1905 	  
1906 	 
1907 	  
1908 	 •  
1909 (a) 	 
1910 	 

	

1911    	

11.000 
18,165 
4,810 

1,659 
10,500 

3,700 
139,200 
23,800 
49,100 
3,219 

242,695 
120,003 

' 101,072 

788,000 
814,000 
212,000 

142,200 
900,000 
477,568 

16,468,204 
4,361,712 
2,346,849 

36,011 
46,805 
9,342 

6,882 
48,660 
24;256 

906,245 
240,766 
135,132 

1,162 
865 
261 

158 
1,000 

597 
9,413 
1,154 
1,573 

452 
18,371 

5,063 
2,590 
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tion pour chaque fraction de tonne. Quant à la teneur en argent, on faisait 
une déduction de 6 onces par tonne et l'on payait le prix de New-York pour 
75% du reste. 

Les vendeurs payaient le transport, les droits de douane et les frais de 
perception. 

Les importations de zinc, si on les prend comme un indice de la con-
sommation, accusent un accroissement assez constant. 

Les importations totales de zinc, sous forme de blocs, de saumons ou de 
spelter, ont été de quelque 744 tonnes en 1880. Elles étaient rendues à 
1,427 tonnes en 1889 et elles demeurèrent pour ainsi dire stationnaires jus-
qu'aux environs de 1899, dans le cours de laquelle, elles ne furent que de 
1,213 tonnes. Durant l'année fiscale se terminant en mars 1909, elles étaient 
montées à 4,610 tonnes, et pour l'année civile 1910, elles atteignirent un 
total de 7,037 tonnes; l'on importa en outre 4,248 tonnes de blanc de zinc 
et des articles de zinc manufacturés, pour une valeur de $21,829. 

Pour l'année civile 1911, les importations totales ont été de 7,534 ton-
nes et l'on a importé en sus 4,269 tonnes de blanc de zinc et des articles 
manufacturés pour une valeur de $30,862. 

Les statistiques de la production et des importations de zinc et les prix 
moyens mensuels du spelter sur les marchés de New-York et de Londres, 
pendant deux ans, sont donnés dans les tableaux qui accompagnent ce rap-
port :- 

ZINC.-TABLEAU 1. 

Production annuelle du zinc. 

* Impossible d'obtenir les chiffres. 
(a) Comprend 7 424 tonnes expédiées à la fin de 1908. 



Exerc. financ. Exercice 
financier. Valeur. Exerc.financ. Valeur. Qtx. Valeur. Qtx. Qtx. 

1880 ......... 
1881 	 
1882 	 
1883 	 
1884 	 
1885 	 
1886 ........ 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 

1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895  . 
1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 

1902 	 
1903 	 
1904 	 
1915 	 
1906 	 

	

1907(9 mois 	) 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

18,356 
23,159 
33,952 
37,941 
50,137 
42,465 
65,593 
55,981 
132,001 
98,372 

80,757 
110,817 
164,751 
206,244 
290,686 
269,044 
314,369 
310,688 
658,285 
505,447 

1,073 
2,904 
1,654 

• 1,274 
2,239 
3,325 
5,432 
6,908 
7,772 
8,750 

14,570 

5,301 
12,276 
7,779 
5,196 

10,417 
10,875 
18,238 
25,007 
29,762 
37,403 
71,122 

6,249 
13.909 
10,721 
8,423 
9,249 

10,897 
8,342 
2,794 
5,450 
5,836 

14,621 

31,459 
62,550 
49,822 
35,615 
30,245 
40,548 
32,826 
13,561 
29,687 
29,416 
58,283 
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ZINC.-TABLEAU  2. 

Importations de zinc en blocs, saumons et feuilles. 

Exercice 	 Exercice rm . 	, 	Exercice 
financier. 	Qtx. 	Valeur. 

financier. 	"c"- 
	Valeur,  °i"°11r, 	financier. 	Qtx. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 
1880 	13,805 	67,881 	1891 	17,984 	105,023 	1902 	34,871 	141,560 
1881  	20,920 	94,015 	1892  	21,881 	127,302 	1903 	26,646 	142,827 
1882 	15,021 	76,631 	1893 	26,446 	124,360 	1904... ..... 	25,553 	138,057 
L883  	22,765 	94,799 	1894 	20,774 	90,680 	1905... ..... 	25,141 	141,514 
1884  	18,945 	77,373 	1895 	15.061 	63,373 	1906 	24,462 	158,438 
1885  	20,954 	70,598 	1896 	20,223 	80,784 	1907( 9 m). 	18,427 	126,221 
1886  	23,146 	85,599 	1897 	11,949 	57,754 	1908 	30,362 	191,081 
1887  	26,142 	98,557 	1898 	35,148 	112,785 	1909 	26,222 	141,066 
1888  	16,407 	65,827 	1899 	18,785 	107,477 	1910.  	35,040 	201,777 
1889 	. ..... 	19,782 	83,935 	1900 	28,748 	156,167 	1911 	34,659 	206,796 
1890  	18,236 	92,530 	1901  	20,527 	103,457 

El> 

ZINC.-TABLEAU 3. 

Importations de spelter. (*) 

• Spelter en blocs et en saumons. 



6,683 
9,754 

12,682 
11,912 
12,917 
12,556 
19,240 
15,621 
15,495 
24,128 

24,128 
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ZINC.-TABLEAU 4. 
Importations de zinc et d'articles manufacturés. 

Exerc. financier. Valeur. Exerc. financier. Valeur. Exerc. financier. Valeur. 

8,327 
20,178 
15,526 
22,599 
11,952 
9,459 
7,845 
6,561 
7,402 
7,233 
6,472 

7,178 
7,563 
7,464 

.6,193 
5,581 
6,290 
5,145 

10,503 
14,661 
11,475 
6,882 

1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  

1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  
1896 	  
1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  

1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

1911 { Tuyaux de zinc sans soudures 	Exempts de droits. 
Articles de zinc manufacturés, N. A. P 	25%  

Total 	 5 24,128 

Production du spelter dans l'univers, en petites tonnes.* 

1906. 1911. 1910. 1909. 1908. 1907. Pays. 

Australie 	  
Autriche et Italie 	 
Belgique 	  
France et Espagne 	 
Allemagne- 

District du Rhin 	 
Silesie 	  

Grande-Bretagne 	 
Hollande 	  
Pologne 	 
Etats-Unis 	  

1,131 
11,883 

168,067 
59,293 

75,729 
150,282 
57,971 
16,150 
10,595 

224,770 

1,098 
12,522 

170,307 
61,438 

77,459 
152,611 
61,286 
16,526 
10,735 

249,860 

1,198 
14,063 

181,851 
61,512 

80,670 
158,328 
60,029 
19,017 
9,740 

210,424 

13,931 
184,194 
61,859 

82,863 
159,731 
65,422 
21,548 

8,758 
255,760 

560 
14,666 

190,233 
65,191 

86,823 
154,596 
69,531 
23,121 

9,514 
269,184 

1,120 
15,350 

215,062 
70,735 

103,863 
172,161 
73,808 
25,060 
10,640 

286,526 

Total 	  775,871 813,842 796,832 854,066 883,419 974,385 

* Ressources minérales des Etats-Unis, 1911. 

Consommation de spelter dans l'univers, en petites tonnes.* 

Pays 	 1907. 	1908. 	1909. 	1910. - 

Autriche-Hongrie  	34,171 	35,925 	36,155 	37,258 
Belgique 	60,627 	74,936 	68,343 	86,531 
France 	76,720 	85,956 	73,744 	61,949 
Allemagne 	192,792 	198,580 	207,232 	196,209 
Grande-Bretagne 	154,653 	152,627 	171,408 	195,989 
Hollande 	4,189 	4,188 	4,409 	4,409 
Italie 	7,496 	9,257 	9,039 	8,929 
Russie 	 19,290 	19,946 	20,282 	27,447 
Espagne 	5,180 	5,290 	4,850 	4,740 
Etats-Unis 	13,228 	11,020 	6,614 	13,228 
Autres pays 	226,969 	214,167 	270,730 	245,884 

Total    	795,315 	811,892 	872,806 	882,573 

• Ressources minérales des Etats-Unis, 1910. 
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Prix moyen du spelter, en cents par livre, à New-York.* 

Mois. 	1901.1902. 	1903. 	1904. 	1905. 	1906. 	1907. 	1908: 	1909. 	1910. 	1911. 

Janvier 	4.13 4 . 27 	4 . 865 4 . 863 6 . 190 6 . 487 6732 4513 5141 6101 	5452 
Février.  	4 . 01 	4 . 15 	5 . 043 	4 . 916 6 . 139 6075 6814 	4 . 785 4 . 889 5 . 569 5 . 518 
Mars  	8 . 91 428 5 . 349 5 . 057 6 . 067 6209 6837 4.665 4 . 757 5 . 637 5.563 
Avril  	3.98 4 . 37 	5 . 550 	5 . 219 	5 . 817 	6 . 087 6687 4 . 645 	4 . 965 5 . 439 5 . 399 
Mai  	4 - 04 447 	5 . 639 	5 . 031 	5 . 434 5 . 997 6 . 441 	4608 5 . 124 	5 . 191 	5 - 348 
Juin 	3 . 99 4 . 96 5 . 697 4160 5190 6 . 096 6 . 419 4 . 543 5 . 402 5128 5 . 520 
Juillet ...... .- 	3 . 95 527 	5 . 662 4873 5 . 396 6006 6072 4 . 485 5402 5 . 152 5195 
Août  319 5•44 5125 4 . 866 5 . 706 6027 5101 4102 5 . 729 5 . 279 5953 
Septembre-- 4 . 08 549 5186 5146 5187 6116 5136 4169 5196 5 . 514 5169 
Octobre ...... .- 4 . 23 518 5510 5181 6187 6122 5 . 430 4 . 301 6199 5 . 628 6102 
Novembre-. 419 518 5138 5.513 6 . 145 6175 4 . 925 5159 6181 5176 6180 
Décembre  411 418 4131 5172 6122 6 . 593 4154 5 . 137 6149 5124 6 . 301 

Année 	 4•07 414 5 . 400 5100 5122 6 . 198 5162 4126 5 . 503 5 - 520 5158 

* De la publication statistique du Metallgesellschaft, etc. de Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne. 

Prix moyens du spelter, marques ordinaires à Londres.* 

Mois.  1906. 1905. 1904. 1903. 1902. 

Janvier 	  
Février 	  
Mars 	  
Avril 	  
Mai 	  
Juin 	  
Juillet 	  
Août 	  
Septembre 	 
Octobre 	  
Novembre 	 
Décembre 	 

£ s. d. 
16 13 
17 14 2 
17 13 4 
17 17 - 
18 9 
18 11 8 
18 1911 
18 16 8 
19 4 7 
19 5 4 
19 11 8 
19 15 6 

£ s. d. 
20 0 8 
20 15 4 
22 18 2 
2287 
21 2 4 
20 8 2 
2085 
20 9 5 
20 17 7 
20 9 4 
20 14 7 
20 1910 

L. s. d. 
21 11 2 
21 16 5 
21 19 6 
22 5 1 
22 210 
21 14 6 
22 2 9 
2276 
22 11 5 
23 1 7 
24 12 9 
24 17 1 

£ s. d. 
24 19 9 
24 10 6 
23 13 6 
23 14 3 
23 11 8 
23 16 8 
23 19 6 
24 14 6 
26 8 3 
28 1 7 
28  511 
28 14 11 

£ s. d. 
28 8 2 
26 2 4 
24 15 3 
25 19 3 
2702 
27 9 9 
26 15 11 
27 0 5 
27 12 5 
27 1810 
27 15 1 
27 19 3 

Année 	 18 011 20 19 5 22 10 10 25 7 7 27 1 5 

1911. 1910. 1909. 1908. 1907. Mois. 

Janvier 	  
Février 	  
Mars . 
Avril 	  
Mai 	  
Juin 	  
Juillet 	  
Août 	 
Septembre 	 
Octobre 	 
Novembre 	 
Décembre. 	 

£ 8. d. 
27 7 1 
26 1 5 
26 4 8 
25 17 5 
25 14 2 
24 10 2 
23 18 11 
2217 
21  011 
21 12 11 
21 8 4 
2033 

L. s. d 
20 6 3 
21 0 7 
21 1 5 
21 6 1 
20  210 
19 2 2 
18 14 1 
19 6 9 
19 10 2 
19 15 1 
20 17 1 
20 19 2 

£ s. d. 
21 6 3 
21 8 9 
21 8 8 
21 10 1 
21 19 
21 19 11 
21 18 9 
2203 
22 17 1 
22 3 4 
23 2 1 
23 1 3 

£ s. d. 
2342 
23 3 1 
23 0 7 
22  910 
22 1 1i 
22 3 2 
2255 
22 14 0 
23 2 7 
23 16 6 
24 1 9 
24  05 

£ s. d. 
23 17 9 
23 5 6 
23 0 4 
23 1110 
2476 
24 12 3 
25 0 1 
26 6 0 
27 15 0 
27 5 1 
26 15 1 
26 17 0 

Année 	 23 16 9 20 3 5 22 3 .. 23 1 0 25 5 8 

* De la publication annuelle du Metallgesel schaft, etc. de Francfort sur-le-Main, 
Allemagne. 



Importations 
d'alumine. 

Exportations d'Aluminium. 

Manufacturé 
Année. 

Non manufacturé 

Livres 	Valeur 	Livres 	Valeur 	Valeur 

	

5,360,800 	138,765 2,535,386 	508,219 	1,588 

	

8,975,400 	239,136 4,521,486 	899,113 	2,244 

	

12,705,300 	268,502 5,478,203 1,109,353 	1,499 

	

1,485,500 	29,752 1,713,800 	399,785 	1,727 

	

11,794,100 	234,544 6,184,500 	918,195 	3,453 

	

19,464,400 	403,283 7,722,400 1,160,242 	3,741 

	

18,607,200 	372,009 4,990,100 	747,587 	1,555 

1905 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

AUTRES MINERAIS MÉTALLIQUES 
ALUMINIUM. 

On n'a pas encore trouvé de minerai d'aluminium au Canada. On pro- . 
duit cependant l'aluminium dans d'importantes usines à Shawinigan Falls, 
Qué.; le minerai traité est de la bauxite importée de France et des Etats-
Unis par la Northern Aluminium Company. La même firme fabrique aussi 
du fil et des câbles d'aluminium. . 

Comme il n'y a qu'une usine qui produise de l'aluminium nous ne pou-
vons publier de statistiques concernant ce métal. 

Les importations d'alumine, y compris sans doute la bauxite, et les 
exportations d'aluminium sont d'ailleurs publiées dans le rapport du minis-
tère des Douanes. 

Pendant l'année 1911 on a importé 18,607,200 livres d'alumine, soit 
9,304 tonnes, tandis que la quantité d'aluminium exportée sous forme non 

manufacturée pendant la même période a été de 4,990,100 livres, soit 2,945 
tonnes, outre les objets d'aluminium évalués à $1,555. L'alumine importée 
a été évaluée à 2 cents la livre et l'aluminium exporté à 14.98 cents. 

Les importations d'alumine et les exportations d'aluminium pendant 
ces huit dernières années, sont dans le tableau suivant : — 

Importations d'alumine et exportations d'aluminium. 

Prix.— Le prix de l'aluminium (lingots No 1) à New-York en 1911, 
a varié de 18i à 22 cents la livre; en 1910, le prix avait varié de 20 à 24 

cents la livre et il en avait été de même en 1907. 
En Europe le prix de l'aluminium a été depuis plusieurs années beau-

coup plus bas qu'aux Etats-Unis. 
En 1909 le prix de ce métal à l'usine y a varié, d'après le " Metallge-

sellschaft " de 13i cents à 16 cents la livre, en 1910 de 14 cents à 171 cents 
et en 1911 de 11 à 13,1 cents. 
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Rien. 
527 
782 

2,016 
148 
35 

364 

Rien. 

65,000 
5,443 
1,575 

13,906 

ANTIMOINE. 

Quelques livres d'antimoine raffiné ont été produites à Trail, en Co-
lombie Britannique, en 1911  ; la production canadienne de ce métal s'est 
d'ailleurs limitée à cette quantité. La West Gore Antimony Company n'a pas 
travaillé cette année. 

La production totale d'antimoine en 1910, d'après les rapports parvenus 
à. cette division, a été de 364 tonnes de concentré valant $13,906 et expé-
diées de West Gore en Nouvelle-Ecosse. En 1909, outre 35 tonnes de con-
centré, on avait extrait 61,200 livres d'antimoine métallique, la plus grande 
partie à l'usine de la .Canadian Antimony Company, Limited, à Lake George, 
au Nouveau-Brunswick, et une petite quantité à l'usine de la Consolidated 
Mining and Smelting Company, à Trail, B.C. 

En 1908 les chiffres publiés par les douanes donnent une exportation 
de 148 tonnes de minerai d'antimoine évaluées à $5,443. 

En 1907, la production était de 2,016 tonnes de minerai expédiées et 
évaluées à 65,000, et de 63,850 livres d'antimoine raffiné valant $5,108. 

En Colombie Britannique quelques-uns des minerais de plomb contien-
nent une petite quantité d'antimoine (environ 0.33%) et de l'antimoine 
raffiné a été ainsi récupéré à Trail en 1907 et 1909 mais d'une manière irré-
gulière. 

Les mines d'antimoine aurifère de West Gore dans le comté de Hans 
en Nouvelle-Ecosse qui étaient autrefois exploitées par la Dominion Anti-
mony Company, Limited, ont été reprises en juillet 1909 par la West Gore 
Antimony Company. 

Aux mines et usines de la Canadian Antimony Company Limited, à 
Lake George, dans le Nouveau-Brunswick, les travaux ont été abandonnés 
depuis 1907. 

Quantités de minerai d'antimoine expédiées de 1886 à 1911. 

Année. 	Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

1886 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	  
1890 	 
1891 	 
1892 à 1897 	 
1898  	

665 
584 
345 

55 
26i 
10 

Rien. 
1,344  

31,490 
10,860 
3,696 
1,100 

625 
60 

Rien. 
20,000 

1899 à 1904 ............. 
1905 (a) 	 
1906  (a) 	 
1907* 	 
1908 ( b) 	  
1909* 	  
1910 	 
1911   	

(a) Enregistré par 1e Service des Mines en Nouvelle-Ecosse ; la valeur n'a pas été 
indiquée. 

(b) Exportations. 
(*) Outre les quantités données dans ce tableau, on a produit, en 1907, 63,850 livres 

d'antimoine affiné, évaluées à $5,108 et, en 1909, 61,207 livres, évaluées à $4,285. 
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567,087 
73,121 
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Exportations de minerai d'antimoine. 

Année. Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. I Tonnes. 

1880 	 
1881 	 
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	 
1888 	  
1889 	  
1890 	 
1891 	  
1892 à 1897 	 
1893 	  

40 
34 

323 
165 
483 
758 
665 
229 
3521 

30 
38 

Rien. 
1,232 

1,948 
3,308 

11,673 
4,200 

17,875 
36,250 
31,490 

9,720 
6,894 

695 
1,000 

60 
Rien. 

15,295 

1899 	  
1900 	  
1901 	  
1002 	  
1903 	  
1904 	  
1005 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

6î 	190 

	

210 	3,441 

	

10 	1,643 

	

90 	13,658 	. 

	

33 	4,332 

	

160 	7,237 

	

525 	27,118 

	

420 	17,064 

	

1,327 	37,807 

	

148 	5,143 

	

4 	120 

	

239 	14,095 

	

57 	4,946 

Importations d'Antimoine. 

Exercice financier. 	Livres. Valeur. Exercice financier. Livres. Valeur. 

1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	 
11389 	 
1890 	  
1891 	 
1892 	  
1893 	 
1894 	  
1895 	  

	

42,247 	5,903 1896 	 

	

7,060 1897 	 

	

183,597 	15,044 	1898 	 

	

105,316 	10,355 1899 	 

	

445,600 	15,564 1900 	 

	

82,012 	8,182 1901 	 

	

89,787 	6,951 	1902 	 

	

87,827 	7,122 1903 	 

	

120,125 	12,242 1904 	 

	

119,034 	11,206 	1905 	 

	

117,066 	17,439 	1906 	 

	

114,084 	17,483 	1907 (9 mois) 

	

180,308 	17,680 	1908 	 

	

181,823 	14,771 	1909 	 

	

139,571 	12,249 	1910 	 

	

79,707 	6,131 	1911 	 

	

103,209 	9,557 

	

134,661 	8,031 

	

156,451 	12,350 

	

289,066 	16'851 

	

186,997 	20,001 

	

350,737 	24,714 

	

504,822 	39,276 

	

868,146 	65,434 

	

418,943 	27,112 

	

186,454 	12,828 

	

403,918 	56,297 

	

321,385 	71,493 

	

484,899 	66,484 

	

444,254 	32,133  

	

563,662 	40,681 

	

640,208 	42,234 

Antimoine (ou regule do) non broyé, pulverizé ou 
1911 	manufacturé de quelque façon que ce soit. 

Sels d'Antimoine. 	  
35,796 
6,438 

42,234 Total 	  640,208 

Exempt 
de 

droits. 



COBALT. 

Le cobalt est un métal qui entre dans la• composition des arséniures 
d'argent, de cobalt et de nickel du canton de Coleman et des cantons envi-
ronnants connus sous le nom de district de Cobalt dans la province d'On-
tario. Ces minerais sont, dit-on, la source principale d'où provient le métal 
nécessaire pour satisfaire aux exigences de la consommation mondiale en 
cobalt. 

Pour la plus grande partie du minerai expédié, dans lequel l'argent est 
le métal qui a le plus de valeur, les usines de traitement ne tiennent pas 
compte de la teneur en cobalt et les mines ne reçoivent par suite rien pour 
le cobalt. 

L'extraction du cobalt au Canada jusqu'ici a été limitée à la production 
d'oxyde de cobalt et à celle d'un mélange d'oxyde de cobalt et de nickel par 
la Coniajas Reduction 'Company et la Deloro Mining and Reduction Company. 
En 1911, d'après les chiffres fournis par les producteurs, On a produit 154,174 
livres d'oxydes de cobalt et de nickel et 1,260,832 livres de minerai de cobalt 
et d'oxydes mélangés de cobalt et de nickel, la valeur totale de ces produits 
ayant atteint $221,690. 

On n'a aucune information sur les quantités de métal récupérées des 
minerais expédiés aux usines situées en dehors du Canada. 

On estime à plus de 5,900 tonnes la quantité de cobalt métallique con-
' tenue dans les minerais expédiés de Cobalt pendant ces huit dernières années. 

Le tableau suivant donne les quantités de minerai expédiées annuelle-
ment, leur contenu en cobalt et ce qui a été payé aux expéditeurs pour ce 
métal, le tout d'après le Service des Mines d'Ontario. 

Valehr 

	

Contenu 	 reçue par 
Année 	 Minerai 

	

exI;Zi ri. 	en cobalt 	Pour cent. 	l'expédi- 

	

(estimé). 	 teur pour 
le cobalt. 

	

Tonnes. 	Tonnes. 	 S 
1904 	 
1905 	 2

158 	16 	10.1 	19,960 

1906  	
,144 	118 	5.5 	100,000 

1907  	
5,335 	321 	6.0 	80,704 

1908 	..... ..... 	
14,788 	739 	5.0 	104,426 

1909 	
25,624 	1,224 	4.7 	111,118 

1910 	
30,677 	1,533 	5.0 	94,965 

1911  	
34,282 	1,098 	3.2 	54,699 

	

26,653 	852 	3.2 	170,890 

La production de cobalt a tellement surpassé la demande que le prix en 
a beaucoup diminué. 

L'oxyde de cobalt (78.6 pour cent de la) valait à New-York en 1907 
$2.50 la livre. En 1908 le prix est tombé à $1.45 en avril et à $1.40 en no- 
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vembre. Pendant les trois premiers mois de 1909, le prix varia de $1.45 à 
$2.60, puis tomba encore et se maintint entre $1.10 et $1.75 jusqu'au mois 
de décembre. A la fin de décembre le prix n'était plus que de 80 à 85 cents la 
livre. Il se maintint à ce taux pendant toute l'année 1910 jusqu'au mois 
de décembre. En décembre 1911 il était de 78 à 80 cents la livre. 

Dans la Statistique de l'Industrie Minérale en France et en Algérie de 
1910 on lit: "La production des minerais de cobalt qui avait dépassé 2,360 
tonnes métriques en 1908 est tombée à 548 tonnes en 1909 et à 54 tonnes 
valant 4,860 francs, en 1910, ce qui représente en moyenne 90 francs la tonne. 

"La Nouvelle Calédonie qui pendant longtemps eut en réalité le mono-
pole de la production des minerais de cobalt, a été tout à coup supplantée par 
le Canada où ce métal est obtenu comme produit secondaire dans l'exploita-
tion des minerais de cobalt argentifère du district de Cobalt." 

En 1907 un acte du Parlement d'Ontario a autorisé le payement de 
primes sur certains produits de nickel, de cobalt, de .cuivre et d'arsenic ex-
ploités et traités dans la province. L'acte et son amendement sont les sui-
vants :— 

ACTE AYANT POUR BUT D'ENCOURAGER L'AFFINAGE DES MÉTAUX DANS LA 

PROVINCE D'ONTARIO. 

Vu l'utilité d'encourager l'affinage du nickel, du cobalt, du cuivre et de 
l'arsenic dans la province; 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée Législative 
de la Province d'Ontario, décrète:— 

1. Cet acte peut être intitulé "Acte concernant les primes à l'affinage 
des métaux." 

2. Le trésorier de la province, d'après des règlements qui seront promul-
gués de temps à autre par le Lieutenant Gouverneur en Conseil, peut payer 
chaque année aux affineurs de métaux ou composés métalliques ci-dessous dé-
signés lorsqu'ils sont affinés dans la province et proviennent de minerais qui 
y ont été exploités, une prime par livre de métal ou de composé affiné, comme 
il suit:— 

Classe 1 — Sur le nickel métallique et l'oxyde de nickel affinés, 6 cents 
par livre de nickel métallique ou de nickel pur contenu dans l'oxyde; cepen-
dant toute quantité de cobalt qui a déjà reçu une prime sous une forme ne 
peut en recevoir une autre; de plus le montant total de la prime ainsi payée 
chaque année sur le nickel et les composés de nickel ci-désignés ne peut dé-
passer $60,000 par an. 

Classe 2. — Sur le cobalt métallique ou l'oxyde affiné de cobalt, 6 cents 
par livre de cobalt métallique ou de cobalt pur contenu dans l'oxyde; cepen-
dant toute quantité de cobalt qui a déjà deçu une prime sous une forme ne 
peut en recevoir une autre; de plus le montant total de la prime ainsi payée 
chaque année sur le cobalt et les composés de cobalt ci-désignés ne peut dé-
passer $30,000 Par an. 

Classe 3. —.Sur le cuivre métallique ou le sulfate de cuivre purifié 1-1 
cent par livre de cuivre métallique ou de cuivre pur contenu dans le sulfate ; 



150 

et sur tout autre produit contenant au moins 95% de cuivre métallique, un 
demi-cent par livre; cependant toute quantité de cuivre qui a déjà reçu une 
prime sous une forme ne peut en recevoir une autre; de plus le montant total 
de la prime ainsi payée sur les produits contenant du cuivre ci-désignés ne 
peut dépasser $60,000 en une année. 

Classe 4. — Sur l'acide arsénieux obtenu des minérais de mispickel et 
non de minerais contenant de la smaltite, de la niccolite ou de la cobaltite, 
un demi-cent par livre; d'ailleurs le montant total de la prime ainsi payée 
sur le produit arsenical ci-désigné ne peut dépasser $15,000 en une année. 

(1) Si'. dans mie quelconque , des classes ci-dessus mentionnées la 
quantité de produits affinés dans la province en une année est telle que 
le montant affecté aux primes est insuffisant pour payer les primes pré-
vues dans cet Acte, celles-ci seront réduites pour la classe affectée et elles 
seront payées au prorata des produits affinés de telle manière que le 
montant maximum indiqué aux paragraphes précédents pour chacune 
des classes soit payé pendant l'année pour les produits de cette classe. 

(2) Les primes prévues dans cet Acte cesseront et seront limitées 
au payement de la somme ou des sommes gagnées pendant les cinq ans 
qui suivent la promulgation de cet Acte. 

(3) Aucun individu, firme ou compagnie ne pourra réclamer ou 
recevoir une des primes prévues dans cet Acte à moins que le dit indi-
vidu, firme ou compagnie, durant la période pendant laquelle la prime 
est réclamée n'ait été à même de fondre et ait consenti à fondre, traiter 
ou affiner tout minerai dont on peut obtenir le même produit que celui 
pour lequel la prime est réclamée, ce minerai appartenant à un autre 
individu, firme ou compagnie, à un prix et à des conditions approuvés 
jar le Lieutenant-Gouverneur en Conseil, ou ne soit prêt à acheter le dit 
minerai à un prix approuvé par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil 
comme prix normal. 

AMENDEMENT A L'ACTE AYANT POUR BUT D'ENCOURAGER L'AFFINAGE DES 

MÉTAUX DANS LA PROVINCE D'ONTARIO. 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée Législative 
de la Province d'Ontario, décrète ce qui suit:— 

1. Le paragraphe (2) de l'article 2 de l'Acte concernant l'affinage des 
métaux est amendé et le mot " cinq " à la dernière ligne de ce paragraphe 
est supprimé et remplacé par le mot "dix ". 



MERCURE. 

On n'a pas produit de mercure depuis 1897. La faible production rap-
portée en 1895 et 1897 provenait des dépôts à l'extrémité ouest du lac Kam-
loops, C. B. Ceux-ci sont formés de poches de cinabre dans des veines de 
quartz. Ces veines se trouvent dans une roche volcanique décomposée appar-
tenant à l'époque tertiaire. 

En 1911 quelques travaux d'exploitation ont été faits par la " Mercury 
Mines Ltd ", à ,Séchart, sur l'île de Vancouver. Toutefois le minerai extrait 
a été entassé sur le carreau de la mine pour être traité plus tard. 

Production de mercure. 

Bouteilles 	Prix par Année. 	 (76i livres) 	bouteille. 	Valeur. 

_ 	 

	

$ cts. 	$ 
1895 	 71 	33 00 	2,343 
1896 	58 	33 44 	1,940 
1897 	 9 	36 00 	324 

Importations de mercure. 

Année. 	Livres. Valeur 	Année. 	Livres; 	Valeur 	Année. 	Li vres. Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 

1882 	2,443 	965 	1892 	30,936 	15,038 	1902  	97,283 	56,615 
1883 	7,410 	2,991 	1893 	50,711 	22,998 	1903 	 164,968 	91,625 
1884 	5,848 	2,441 	1894 	36,914 	14,483 	1904 	 151,107 	80,658 
1885 	 14,490 	4,781 	1895 	63,732 	25,703 	1905 	 103,330 	48,412 
1886 	 13,316 	7,142 	1896 	77,869 	32,353 	1906 	 150,364 	69,505 
1887 	 18,409 	10,618 	1897 	76,058 	33,534 	1907 (9 m oi s). 	98,368 	45,662 
1888 	 27,951 	14,943 	1898 	59,759 	36,425 	1908  	178,411 	76,549 
1889 	 22,931 	11,844 	1899 	 103,017 	51,695 	1909  	92,220 	46,217 
1890 	15,912 	7,677 	1900 	85,342 	51,987 	1910 	 283,980 	146,914 
1891 	29,775 	20,223 	1901 	 140,610 	94,564 	1911 ex. de d r. 128,980 	74,956 
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MOLYBDÈNE. 

Bien que la molybdène se rencontre à beaucoup d'endroits au Canada, 
en gisements de valeur variable d'ailleurs, on n'a que très peu exploité ce mi-
néral. 

En 1902, 6,500 livres de molybdénite, évaluées à $400.00, ont été indi-
quées comme ayant été extraites d'un gisement dans le canton de Laxton, du 
comté de Victoria, par John Webb de Toronto. 

En 1903, M. A. W. Chisholm de Kingston a signalé l'envoi aux Etats-
Unis et ailleurs de 85 tonnes de minerai de molybdène, évaluées à $1,275, 
triées dans 500 ou 600 tonnes de roches extraites sur la moitié est du lot 5, 
concession XIV, canton de Sheffield, comté d'Addington. 

D'après le "Mineral Industry " de New-York, le débouché offert aux mi-
nerais de molybdène est très limité. Le prix en varie beaucoup et est générale-
ment sujet à une entente spéciale pour chaque vente particulière. Les indus-
triels américains exigent un concentré de 90 à 95% de molybdène pour lequel 
ils offrent de $400 à $450 la tonne. Les principaux acheteurs aux Etats-
Unis sont : "The Electrometallurgical Co. of America "à New-York; " The 
Primes hemical Company" de Primes, Penn.; "De Golia et Atkins " à San 
Francisco, Cal. En Allemagne, Friederich Krupp d'Essen emploie une grande 
quantité de molybdène. 

Cette année la Division des Mines a publié un rapport sur les minerais 
de molybdène au Canada.' 

1 No. 93, Rapport sur les minerais de molybdène du Canada, par T. L. Walker, 
Ph. D., Division des Mines, Dépt. des Mines, Ottawa, 1911. 
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Année. Valeur. Année. Valeur. Année. Valeur. 

1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  

	

5,600 	1894 

	

6,000 	1895 

	

3,500 	1896 

	

4,500 	1897 

	

10,000 	1898 

	

3,500 	1899 

	

1,800 	1900 

	

950 	1901 

	

3,800 	1902 

	

750 	1903 

	

1,600 	1904 

	

1,500 	1905 

	

825 	1906 
Rien 

457 
46,502 
33,345 
10,872 
•  500 

PLATINE ET PALLADIUM. 

Bien qu'oli n'ait signalé aucune production de platine ou de palladium 
en 1910 ,il semble probale qu'on a extrait un peu de platine dans les .placers 
de la rivière Tulameen, C.B. 

Auparavant la principale source de la production du platine au Canada 
était les graviers des placers de la Colombie, surtout dans le district de Si-
milkameen. 

Les minerais de cuivre nickelifère du district de Sudbury contiennent 
aussi de petites quantités des métaux du groupe platine. De 1902 à 1906 
des quantités considérables de ces métaux ont été récupérées des *résidus pro-
venant du traitement des mattes de Sudbury. Cette récupération semble ne 
plus être effectuée maintenant. 

Le district de Tulameen en Colombie Britannique a 'été visité en 1910 
par M. :Charles Camsell du Service Géologique qui dit: "Quelques mineurs 
chinois sont encore à laver à certains endroits *du lit de la rivière Tulameen, 
entre les confluents de cette rivière avec Eagle Creek et avec Champion Creek. 
Cette partie du lit de la rivière a été exploitée à maintes et maintes reprises 
depuis qu'on y a trouvé de l'or. L'or et le platine s'y rencontrent à peu près 
en quantités égales. Il semble que ces métaux y sont encore déposés à l'épo-
que actuelle et proviennent de quelques gisements peu éloignés. Quels sont 
ces gisements? •On ne le sait pas encore. Il n'y a pas de dépôt de gravier 
en amont de ce point mais immédiatement au-dessus se trouve dans la roche 
encaissante une zone coupée et brisée au contact de pyroxénite avec des schis-
tes verts. Pour travailler ces dépôts on détourne la rivière sur un côté de 
son lit à l'aide de digues et on lave la partie du lit mise à découvert. La 
quantité d'or et de platine ainsi extraite na' pas été vérifiée mais les mineurs 
en semblaient satisfaits." 

Production annuelle de platine. 

* Voyez Palladium. 
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Production annuelle de palladium. 

	

Onces. 	Valeur. 

1902 Palladium.. .. 	 .. 4,411 	$86,014 
1903 	" 	 .. 3,177 	61,952 
1904 	" 
1905 Métaux du groupe du platine.. 	 .. 1,562 	28,116 

.1906 	" 	‘. 	e. 	 .. 	314 	5,652 
Rien. 

* Rapport du Bureau des -..N,Iines d'Ontario, 1910. 

Importations de platine. 

Année. 	Valeur. 	Année. 	Valeur. 	Année. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 

1883 	113 	1893 	14,082 	1903 	21,251 
1884 	576 	1894 	• 	7,151 	1904 	28,112 
1885 	792 	1895 	3,937 	1905 	61.719 
L886 	1,154 	1896 	6,185 	1906 	54,494 
L887 	1,422 	1897 	9,031 	1907 	(9 mois). 	. 113,485 
L888 	13,475 	1898 	9,771 	1908 	60,390 
L889 	3,167 	1899 	9,681 	1909 	45,534 
L890 	5,215 	1900 	57,910 	1910 	84,435 
1891 	4,055 	1901 	20,263 	1911* 	 137,241 
L892 	1,952 	1902 	19,357 	,  

* Platine en fil, barres et feuilles; cornues, condensateurs, tubes et tuyaux de pla-
tine importés par les fabricants d'acide sulfurique pour la fabrication de cet acide ; 
creusets. Exempts de droits. 



ETAIN. 

Les minerais d'étain n'ont pas encore été trouvés au Canada en quantité 
suffisamment importante pour être exploités. 

On a signalé des minerais d'étain ù plusieurs endroits, le gisement le 
plus important étant sans doute celui de cassitérite découvert récemment près 
de New Ross, dans le comté de Lunenberg en Nouvelle-Ecosse. On n'a pas 
encore exploité ce minerai. Plusieurs ingénieurs du Service Géologique l'ont 
visité et leur rapport se trouve dans le rapport préliminaire de la Division 
des Relevés Géologiques du Ministère des Mines pour 1907, pages 77, 80 et 
83 et dans celui de 1908, page 154. 

Au sujet des mêmes gisements, M. Faribault s'exprime ainsi dans son 
rapport de 1910: "A New Ross, dans le comté de Lunenburg, à quelque dis-
tance à l'est du district relevé l'été dernier, deux veines importantes ont été 
découvertes l'année dernière, l'une donnant du manganèse et l'autre du cuivre 
et de l'étain. 

" Une veine stanifère a aussi été récemment découverte par Ernest 
Turner, à Mill Road, à quatre milles au nord de New Ross et a été étudiée 
sous la direction de A. L. MoCallum. Elle a été prospectée sur une profon-
deur de 20 pieds et une longueur de 250 pieds, tandis que le filon a été relevé 
sur un demi-mille vers le nord. La veine a 24 pouces de largeur et est for-
mée surtout de quartz se transformant en granit sur les côtés; une veinule 
de minerai en occupe le centre et mesure de trois à cinq pouces de largeur. 
Plusieurs essais faits par M. McCallum ont donné de dix à trente pour cent 
d'étain sous forme de cossitérite et huit pour cent de cuivre sous forme de 
chalkopyrite, le tout associé à des minerais de zinc tungsténifères. 

Les importations au Canada d'étain et d'objets en étain ont - été les sui , 
 vantes :— 
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Importations d'étain et d'objets en étain. 

Exerc. financier. Valeur. Exerc. financier. Valeur. Exerc. financier. Valeur. 

$ 

1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  

281,880 
413,924 
790,285 

1,274,150 
1,018,493 
1,060,883 
1,117,368 
1,187,312 
1,164,273 
1,243,794 
1,289,756 

1891 	 
1892 	 
1893  . 
1894 	 
1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901 ...... 

1,206,918 
1,594,205 
1,242,994 
1,310,389 

973,397 
1,237,684 
1,274,108 
1,550,851 
1,372,813 
2,418,455 
2,339,109 

1902 	 
1903 	 
1904 	 
1995 	 
1906 	 
1907 (9 mois) 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	_  

2,293,958 
2,712,186 
2,389,557 
2,791,757 
3,336,948 
2,719,813 
4,059,281 
2,985,361 
3,822,443 
4,647,784 

{

Cristaux d'étain.. .. .. .. .. • • • • • • 

Etain en saumons ou barres.. .. .. .. .. 
Etain en feuilles.. .. .. .. .. • • • • • • 

1911 	Papier d'étain.. .. . • • • • • . • • • • • • • 
Objets en étain, quels qu'ils soient et non 

désignés spécialement.. .. .. .. .. .. 
Rognures d'étain.. .. .. .. . • • • • • • • 

Droits 
d'entrée. 

Exempt. 

tç 

25% 
Exempt. 

Livres. 

3,570,600 
88,050,400 

1,013,763 

8,000 

4,933 
1,242,436 
2,859,611 

133,753 

407,003 
48 

4,647,784 

• 



TUNGSTÈNE. 

On a signalé dans le rapport de 1908 la découverte de schélite dans le 
comté d'Halifax, Nouvelle-Ecosse. 

M. Faribault du Service Géologique a de nouveau visité ce gisement en 
1909 et son rapport se trouve dans le rapport préliminaire du Service Géolo-
gique de 1909, pages 228-234. En 1910 ces gisements ont été exploités par 
la Scheelite Mines Company et les résultats obtenus ont été, dit-on, très sa-
tisfaisants. 

Dans son rapport de 1910 M. Faribault s'exprime ainsi au sujet d'une 
nouvelle découverte faite dans le comté Queens: "De nouveaux minerais de 
Tungstène ont été découverts par A. N. Prest à Middlefield, comté de Queen, 
près de la mine de Fifteen Mile Brook, et on a commencé, l'automne dernier, 
à prospecter la région de manière à trouver la veine principale dont les gise-
ments découverts forment une ramification." 

En 1911, la Scheelite Mines Ltd a continué l'exploitation et a construit 
une usine. 

Le Dr Walker a signalé aussi du wolfram associé à de la molybclénite 
au Nouveau-Brunswick, près du confluent du Burnt Hill avec le Southwest 
Miramichi. M. Freeze de Doaktown, N.B., et M. Matthew Lodge de Moncton 
étudient en ce moment cette mine à laquelle ils sont financièrement intéressés. 
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PRODUITS NON-MÉTALLIQUES 
PIERRES A MEULES ET MINÉRAUX A POLIR, 

Les pierres à meules et minéraux à polir qu'on rencontre au Canada 
comprennent le corindon, les différents grès à meules (meules à aiguiser, 
meules à pulpe, pierre à repasser, etc.), et le tripoli ou terre d'infusoires. 

CORINDON. 

Les usines fonctionnant en 1911 ont expédié 2,943,150 livres de corindon 
préparé valant $161,873 tandis qu'elles en avaient produit en 1910 3,740,900 
livres valant $198,680. Les six centièmes de la production de 1911, c'est-a-
dire 184,000 livres, ont été utilisés au Canada et le reste, 2,759,150 livres 
a été exporté. 

La quantité de minerai brut exploitée a été de 41,795 tonnes dont on a 
extrait 3,281.750 livres de corindon, ce qui montre qu'on a utilisé 3.93 pour 
cent de la niasse totale exploitée. Ces chiffres avaient été en 1910 respecti-
vement de 37,183 tonnes, 3,372,000 livres et 4.5%. 

La production annuelle depuis 1900 est donnée ci-dessous:- 

MINERAI BRUT.-TABLEAU  1. 

Production du corindon et du minerai brut. 

	

Minerai 	 Corindon 	 Total 

	

Corindon 	vendu 	Corindon 	du 	 Prix 
Année. 	brut 	 Valeur 

	

extrait. 	au 	exporté. 	Corindon 	 moyen. 

	

traité. 	 Canada. 	 préparé 

	

Tonnes 	Tonnes 	Tonnes 	Tonnes 	Tonnes 	$ 	Cts. 

1900 	60 	3 	 	3 	300 	5.00 
1901 	4,134 	444 	85 	302 	387 	46,415 	5.97 ' 
1902 	7,996 	806 	106 	662 	768 	84,465 	5.49 
1903 	(a) 	8,877 	839 	85 	618 	703 	77,510 	5.51 
1904 	28,187 	1,654 	116 	877 	993 	109,545 	5.51 
1905 	23,571 	1,681 	140 	1,504 	1,644 	149,153 	4.48 
1906 	45,719 	2,914 	162 	2,112 	2,274 	204,973 	4.50 
1907 ......  	60,532 	2,682 	164 	1,728 	1,892 	177,922 	4.70 
1908 	2,678 	106 	99 	990 	1,089 	100,398 	4.60  
1909 	35,894 	1,579 	129 	1,362 	1,491 	162,492 	5.45 
1910 	37,183 	1,686 	106 	1,764 	1,870 	198,680 	5.31 
1911- 	41,795 	1,641 	92 	1,380 	1,472 	161,873 	5.50 

(a) Outre cette quantité travaillée au Canada, 267 tonnes de minerai brut ont été 
expédiées aux Etats-Unis pour y être traitées. 

On rencontre le corindon dans les cantons de Faraday, Dungannon, 
Monteagle, Carlow; Raglan et dans les cantons voisins; les mines exploitées 
sont situées dans ceux de Carlow et Raglan; elles ont été ouvertes en 1 900. 
Dans les premiers temps le corindon préparé représentait environ 10 pour 
cent du minerai traité. En ces dernières années le roc travaillé est beau-
coup plus pauvre et le corindon extrait n'a formé en 1911 que les 3.926 cen- 
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tièmes de la masse tandis qu'il en représentait les 4.5 centièmes en 1910 et 
les 4.4 centièmes en 1909. 

La Manufacturers Corundum ,Company Limited est la seule firme qui 
travaille actuellement; ses mines sont: la mine Graig à Craigmont dans le 
comté de Renfrew et les mines Burgess dans le comté d'Hastings. 

Pendant l'année, quelques travaux de recherches ont été faits près des 
mines Burgess et on en extrait actuellement du minerai. 

Le traitement du minerai comprend la concentration et la séparation 
magnétique du fer, la séparation pneumatique du mica et l'assortissage. Le 
sable magnétique forme un sous-produit dont on se sert pour la fabrication 
de tableaux noirs._ 

Le corindon est vendu au Canada, aux Etats-Unis, en Angleterre, en 
France, en Allemagne et en Belgique. La description des mines et des usines 
se trouve dans le rapport annuel du Service des Mines de la province d'On-
tario et dans le mémoire No 6 publié par le Service Géologique.' 

PIERRE A MEULES. 

La fabrication des meules est une industrie déjà ancienne en Nouvelle-
Ecosse et au Nouveau-Brunswick. La production annuelle ne dépasse pas 
ce qu'elle était il y a vingt ans et elle n'a comparativement que peu varié 
pendant cette période. La quantité des meules fabriquées en 1911, y com-
pris celles à pulpe, a été de 4,566 tonnes valant $52,942 tandis qu'elle avait 
été de 3,973 tonnes valant $47,196 en 1910 et de 4,275 tonnes valant $54,664 
en 1909. 

La pierre à meules provient de la formation Millstone Grit de l'époque 
carbonifère; celle-ci affleure sur une grande partie de la moitié orientale de 
la province de Nouveau-Brunswick et au nord et au nord-ouest de la Nou-
velle-Ecosse. 
. 	Les carrières principales se trouvent à Lower ,Cove, à Quarry Island, 
près de Marigomish en Nouvelle-Ecosse, sur la baie des Chaleurs, au Nou-
veau-Brunswick et aussi à Woodpoint et à Rockport sur la baie de Fundy. 

Les meules sont expédiées finies et valent de $10 à $12 la tonne. 
On a expédié en 1911 aux fabriques de papier canadiennes 160 tonnes 

environ de meules à pulpe valant $3,960. 'Ces meules pèsent environ 2.5 
tonnes chacune et ont généralement un diamètre de 54", et une épaisseur de 
27". Environ 54 tonnes de pierres à aiguiser les faux mises en boîtes de trois 
douzaines pesant 30 livres -  ont été vendues pour une somme totale de $2,000. 
On a également préparé une petite quantité de grès fin qui sert à polir le 
marbre. De quelques-unes de ces carrières on extrait une grande quantité 
de pierre à bâtir et aussi des blocs de pierre pour travaux maritimes. 

La plus grande partie des meules à pulpe sont faites à .  Quarryville, Nou-
veau-Brunswick, par la Miramichi Quarry Company. Cette carrière produit 
aussi une excellente pierre à bâtir qui est employée à Québec, Montréal et 
Toronto. 

1 The geology of the Haliburton and Bancroft areas, Province of Ontario, par 
Frank D. Adams et Alfred E. Barlow. 
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Le tableau suivant donne les chiffres de la production de meules depuis 
1886. 

MINERAI BRU-T.-TABLEAU 2. 

Production annuelle de meules 

NOUVELLE- 	NOUVEAU- 
TOTAL 	 cr, ci 

Ecosse. 	BRUNSWICK. 	 . 

a a a 
Année.   , 

Tonnes Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 	$ 
1886   	1,765 	24,050 	2,255 	22,495 	4,020 	46,545 	11 58 
1887  	1,710 	25,020 	3,582 	38,988 	5,292 	64,008 	12 10 
1888  	1,971 	20,400 	3,793 	30,729 	5,764 	51,129 	887  
1889  	712 	7,128 	2,692 	23,735 	3,404 	30,863 	907  
1890  	850 	8,536 	4,034 	33,804 	4,884 	42,340 	8 67 
1891  	1,980 	19,800 	2,499 	22,787 	4,479 	42,587 	9 51 
1892  	2,462 	27,610 	2,821 	23,577 	5,283 	51,187 	9 69 
1893  	2,112 	21,000 	2,488 	17,379 	4,600 	38,379 	834  
1894  	2,128 	16,000 	1,629 	16,717 	3,757 	32,717 	871  
1895  	1,400 	14,000 	2,075 	17,932 	3,475 	31,932 	919  
1896  	1,450 	14,500 	2,263 	18,810 	3,713 	33,310 	897  
1897  	1,407 	17,500 	3,165 	24,840 	4,572 	42,340 	9 26 
1898  	1,422 	12,350 	3,513 	32,425 	4,935 	44,775 	907  
1899  	1,378 	10,800 	3,133 	32,965 	4,511 	43,265 	959  
1900  	1,411 	12,600 	4,128 	40,850 	5,549 	53,450 	965  
1901  	358 	3,200 	4,223 	42,490 	4,581 	45,690 	997  
1902  	1,074 	8,118 	3,559 	36,000 	4,633 	44,118 	952  
1903  	1,337 	9,562 	4,201 	38,740 	5,538 	48,302 	872  
1904  	1,029 	7,332 	3,620 	35,450 	4,649 	42,782 	920  
1905  	1,020 	10,200 	4,520 	52,175 	5,540 	62,375 	11 25 
1906  	1,023 	9,680 	4,340 	50,134 	5,363 	59,814 	11 15 
1907  	 551 	4,480 	4,863 	55,896 	5,414 	60,376 	11 15 
1908  	 473 	4,803 	3,370 	43,325 	3,843 	48,128 	12 52 
1909  	312 	3,204 	3,963 	51,460 	4,275 	54,664 	12 79 
1910  	387 	3,496 	3,586 	43,700 	3,973 	47,196 	11 88 
1911  	380 	3,382 	4,186 	49,560 	4,566 	52,942 	11 59 

Les importations de meules au. Canada, surtout dans les provinces d'On-
tario et de Québec ont atteint en 1911 $123,356. Les autres substances à 
polir importées pendant la même période sont des meules valant $1,642, de 
l'émeri valant $46,274, de l'émeri préparé valant $104,170, de la ponce va-
lant $18,779, du papier de verre valant $164,474, du grès ferrugineux pour 
le polissage des glaces et du granit ou comme grès à paver valant $8.340, soit 
au total $467,035. 

En 1910 la valeur des meules importées était de $71,394 et celles des 
autres substances à polir de $375,398 comprenant : $854 de meules, $40,400 
d'émeri, $92,890 d'émeri préparé, $14,829 de pierre ponce. $148,384 de pa-
pier de verre et $6,647 de grès ferrugineux pour le polissage des glaces et 
du granit ou comme près à paver. 
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MINERAI BRUT.-TABLEAU 3. 
Exportation de meules.* 

Année. 	Valeur. 	Année. 	Valeur. 	Année. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 

1884 	28,186 	1894 	12,579 	1908 	27,659 
1885 	22,606 	1895 	16,723 	1904 	35,612 
1886 	24,185 	1896 	19,139 	1905 	24,868 
1887 	28,769 	1897 	18,807 	1906 	31,978 
1888 	28,176 	1898 	25,588 	1907 	32,534 
1889 	29,982 	1899 	23,288 	1908 	19,721 
1890 	18,564 	1900 	42,128 	1909 	13,942 
1891 	28,433 	1901  	29,130 	1910 	23,502 
1892 	23,567 	1902 	24,489 	1911 	29,206 
1893 	21,672 

• Y compris la pierre à meules pour la fabrication des meules. 

MINERAI BRUT.-TABLEAU 4. 
Importations de substances à, polir. 

	

Meules à Emeri 	Pierre 
I 	Meules à polir. 	br. ro 	

Emeri  
ye 	 prepare. 	r CM ce. 

Année. 	 (c) 	(a) 	(b) 	(d) 

	

Tonnes 	Valeur 	Valeur 	Valeur 	Valeur 	Valeur 

$ 	$ 	$ 	$ 	$ 

1880 	1,044 	11,714 	12,049 	 
1881 	 1,359 	16,895 	6,337 	 
1882 	2,098 	30,654 	15,143 	 
1883 	2,108 	31,456 	18,242 	 
1884 	2,074 	30,471 	5,365 	 
1885 	1,148 	16,065 	4,517 	5,066 	4,920 	9,384 
1886 	964 	12,803 	4,062 	11,877 	5,832 	2,777 
1887 	1,309 	14,815 	3,545 	12,023 	4,598 	3,594 
1888 	1,721 	18,263 	4,753 	15,674 	4,001 	2,890 
1889 	2,116 	25,564 	5,465 	13,565 	3,948 	3,232 
1890 	1,567 	20,569 	2,506 	16,922 	5,313 	3,003 
1891 	1,381 	16,991 	2,089 	16,179 	6,665 	3,696 
1892 	 1,484 	19,761 	1,464 	17,782 	6,492 	3,282 
1b93 	1,682 	20,987 	3,552 	17,762 	5,606 	3,798 
1894 	1,918 	24,426 	3,029 	14,433 	2,223 	4,160 
1895 	1,770 	22,834 	2,172 	14,569 	7,775 	3,609 • 
1896 	1,862 	26,561 	2,049 	16,287 	11,913 	3,721 
1897 	1,521 	25,547 	1,827 	16,318 	11,231 	2,903 
1898 	22,217 	1,813 	17,661 	15,478 	3,829 
1899 	 27,476 	1,759 	21,454 	22,343 	5,973 
1900 	34,382 	1,546 	19,312 	25,615 	5,604 
1901 	 39,068 	5,762 	16,311 	22,190 	5,516 
1902 	40,838 	2,559 	14,476 	23,892 	7,254 
1903 	 53,388 	586 	18,058 	22,177 	6,152 
1904 	46,039 	35 	21,626 	29,273 	6,557 
1905 	49,747 	2,607 	2,1980 	33,250 	8,447 
1906 	 59,627 	2,661 	2,1781 	42,080 	9,053 
1907 (9 mois)  	40,780 	245 	20,498 	41,086 	5,745 
1908 	 65,125 	3,396 	26,159 	57,760 	8,917 
1909 	 56,692 	1,411 	25,931 	47,700 	8,117 
1910 	 73,427 	1,973 	28,482 	73,537 	12,011 
1911 	 64,439 	880 	42,188 	95,982 	16,284 

(a) Emeri non préparé, broyé ou pulvérisé Exempt de droit. 
(b) Meules d'émeri et de carborundum et autres préparations d'émeri et de carbo-

rundum. 
(c) Meules en blocs non finies, ou n'ayant pas été assemblées pour la mouture des 

grains, etc. 
(d) Pierre ponce, broyée ou non. Exempte de droit. 

29976  -11  
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TRIPOLI. 

Une petite quantité (20 tonnes) de tripoli évaluée à $122 a été indiquée 
comme ayant été exportée en 1911 de St. Anns au Cap Breton par la Premier 
Tripolite Company de New-York. 

Les quantités expédiées depuis 1896 sont les suivantes:— 

MINERAI BR-Mn—TABLEAU 5. 

Tripoli expédié annuellement. 

	

Année. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année. 	Tonnes. 	Valeur. 

$ , 
1896. 	 644 	9,960 	1904 	320 	6,400 
1897 	_   	15 	150 	1905 	200 	• 3,600 
1898 	1,017 	16,660 	1906 	Rien. 	Rien. 
1899 	1,000 	15,000 	1907 	30 	225 
1900 	336 	1,950 	1908 	30 	195 
1901 	 850 	15,300 	1909  	Rien. 	Rien. 
1902 	1,052 	16,470 	1910 	22 	134 
1903 	835 	16,700 	1911 	20 	122 



Réserve au 31 Décembre. Ventes Produc-
tion. 

Par 
tonne. Tonnes. Valeur. Tonnes Tonnes. Valeur 

Brut, No. 1 	  
" No. 2 	  

Broyée No 1 	  
" No. 2 	  
'‘ 	No. 3 	  

1,467.9 
3,574.5 

20,379 
39,289 
31,572 

1,301.4 
3,562.7 

18,315 
47,826 
30,388 

342,855 
402,107 
916,678 
991,370 
269,052 

1,256 	327,507 
3,222.7 	404,198 
8,471 	380,570 

17,794 	365,458 
3,823 	31,367 

263.45 
112.87 
50.05 
20.73 
8.85 

Total 	 

Asbestic    	

96,302.4 101,393.1 

26,021 

2,922,062 

21,046 

34,566.7 1,509,101 28.82 

0.81 

AMIANTE. 

L'amiante n'est exploité au Canada que dans la Province de Québec,' . 
dans les cantons de l'Est, dans les districts de Black Lake, Thetford, East 
Broughton et Danville. D'autres dépôts de ce minéral ont été signalés dans 

. le canton de Denholm du comté d'Ottawa au nord de la ville d'Ottawa; ces 
gisements ont même été exploités autrefois. 

. Les gisements d'amiante et l'industrie qui les exploite ont été étudiés 
dans un rapport spécial publié par la Division des Mines.' 

Depuis longtemps la production annuelle d'amiante a dépassé la consom-
mation de ce produit. En 1911 la vente en a beaucoup augmenté mais le 
prix a baissé notablement. Les chiffres obtenus pour 1911 donnent une pro-
duction de 96,302 tonnes au lieu de 100,430 tonnes en 1910. Par contre, 
101,933 tonnes valant $2,922,062 ont été vendues en '1911 donnant une 
moyenne de $28,82 par tonne tandis que 77,500 tonnes valant $2,555,974 
(ou $32.98 en moyenne par tonne) l'avaient été en 1910. L'augmentation 
des chiffres de vente a donc été de 23,885 tonnes ou 30% quant à la quantité 
tandis qu'elle n'a été que de $366,088 ou 14% quant 'au prix. On signalait 
en réserve au 31 décembre 1911, 34,657 tonnes de minéral valant $1,509,101, 
au lieu de 41,903 tonnes valant $1,943,846 au 31 décembre 1910, ce qui re-
présente une diminution de 7,3.36 tonnes ou de 17.5 pour cent. 

Le nombre d'ouvriers employés en moyenne dans les mines et les usines 
en 1911 a été de 2,707 et leur salaire total a été de $1,231,896. 

La quantité totale de roche asbestique envoyée aux usines a été de 1,484, 
691 tonnes, et on en a extrait 91,237 tonnes, ce qui représente un rendement 
moyen de 6.14 pour cent. 

Le tableau suivant dans la production d'amiante, la quantité qui en a 
vendue en 1911 et celle qui reste en réserve à la fin de la même année. 

En l'absence de classification uniforme pour les différentes qualités d'a-
miante la division ci-dessus a été basée d'après l'évaluation des produits : 

1 " Chrysotile-Asbestos : Its Occurrence, Exploitation, Milling, and Uses," par 
Fritz Cirkel, Division des Mines, Dépt. des Mines, Ottawa, 1910. 
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471,675 
192,833 
735,244 

1,013,251 
142,971 

1,817 
1,923 

13,480 
43,414 
16,874 

2,181 
3,268 

16,720 
56,395 
21,866 

100,430 

Brut. Broyé. 

$ cts. 
115 48 
121 28 
125 53 
165 41 
191 97 
200 04 
187 20 
177 66 
153 15 

$ cts. 

19 79 
21 75 
21 61 
24 61 
28 62 
29 84 
28 35 
25 64 
22 55 
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"Brut No 1"  comprend tous ceux qui valent $200.00 et au-dessus; "Brut 
No 2" ceux qui valent moins de $200.00; broyé No 1 comprend les résidus 
valant de $30 à $100; le  No .2 vaut de $15 à $30 et le No 3 moins de $15. 

Les chiffres concernant la production, la vente et le quantité en réserve 
avaient été les suivants en 1910 : - 

Réserve au 31 Décembre. Produc- 
tion. 

Tonnes. Tonnes. 

Ventes. 

Valeur. Par 
tonne. Tonnes Valeur. 

259 58 
100 28 
54 54 
23 34 
8 47 

1,702 
3,219 
6,978 

26,613 
3,391 

446,675 
440,571 
398,895 
628,528 

29,177 

	

Brut No. 1 	 
" 

	

No. 2 . 	  

	

Broyé, No. 1 	  

	

Ne.o.  23 	  

	

Total 	 

	

Asbestic 	  24,707 

77,508 2,555,974 

17,629 

32 98 

0 71 

41,903 1,943,846 

Les expéditions d'amiante brut et broyé depuis 1903 sont données dans  
le tableau suivant. On peut constater qu'en ces dernières années les quan-
tités du produit brut expédiées ont peu varié tandis que le prix moyen en a 
presque doublé de 1903 à 1908. 

Les expéditions du produit broyé au contraire ont augmenté de 27,995 
tonnes en 1903 à 96,529 tonnes en 1911, le prix moyen ayant varié pendant 
ce temps de $19.79 et $29.84. 

AMIANTE.-TABLEATT 2. 

Production annuelle d'amiante brut et broyé de 1903 à 1911. , 

Année. 

Tonnes. Valeur. Par 
tonne. Tonnes. Valeur. Par 

tonne. 

27,965 
31,201 
46,902 
56,920 
57,803 
63,202 
60,275 
73,768 
96,529 

1903 	  
1904 	  
1905 	 
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

3,134 
4,410 
3,767 
3,841 
4,327 
3,345'5 
3,0743 
3,740 
4,864 • 1 

361,867 
534,874 
472,859 
635,345 
830,632 
669,232 
575,510 
664,508 
744,962 

554,021 
678,628 

1,013,500 
1,401,083 
1,654,135 
1,886,129 
1,709,077 
1,891,466 
2,177,100 

Le tableau suivant donne les expéditions d'amiante et d'asbestic depuis 
1880. 
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AMIANTE.-TABLEAU 3. 

Production annuelle d'amiante depuis 1880 

	

Amiante. 	 Asbestic. 

Année. 

Par 	 Par 

	

Tonnes. 	Valeur, 	 Tonnes. 	Valeur. 
tonne. 	 tonne. 

$ 	$ 	cts. 	 $ 	$ 	cts. 

880 (a)  	380 	24,700 	65 00 
881 (a)  	540 	35,100 	65 00 
882 (a)  	 810 	52,650 	65 00 
883 (a)  	955 	68,750 	71 99 
884(a)  	1,141 	75,097 	65 82 
885 (a) 	 2,440 	142,441 	58 38 
886 (a)  	 3,458 	206,251 	59 64 
837  	 4,619 	226,976 	48 92 
888 . 	4,404 	255,007 	57 90 
889 . 	 6,113 	426,554 	69 78 
890  	 9,860 	1,260,240 	127 81 
891  	9,279 	999,878 	107 76 
892  	 6,082 	390,462 	64 20 
893  	 6,331 	310,156 	86 81 
894  	 7,630 	420,825 	55 15 

1895  	 8,756 	368,175 	42 05 
[896    	10,892 	423,066 	38 84 	1,358 	6,790 	5 00 
[897    	13,202 	399,528 	29 99 	17,240 	45,840 	2 66 
[898  	16,124 	475,131 	29 47 	7,661 	16,066 	2 10 
1899    	17,790 	468,635 	26 34 	7,746 	17,214 	2 22 
1900    	21,621 	729,886 	33 76 	7,520 	18,545 	2 47 
1901  	 32,892 	1,248,645 	37 96 	7,325 	11,114 	1 52 
1902    	30,219 	1,126,688 	37 28 	10,197 	21,631 	2 20 
1903  	 31,129 	915,888 	29 42 	10,548 	13,869 	1 31 
1904    	35,611 	1,213,502 	34 08 	12,854 	12,850 	1 00 
1905  	50,669 	1,486,359 	29 33 	17,594 	16,900 	0 96 
1906  	60,761 	2,036,428 	33 52 	21,424 	23,715 	1 11 
1907  	62,134 	2,484,767 	39 99 	28,296 	20,275 	0 72 
1808    	66,548 	2,555,361 	38 40 	24,225 	17,974 	0 74 
1909    	63,349 	2,284,587 	36 06 	23,951 	17,188 	0 72 
1910    	77,508 	2,555,974 	32 98 	24,707 	17,629 	0 71 
1911    	101,393 	2.922,062 	28 82 	26,021 	21,046 	0 81 

(a) Les chiffres concernant les exportations sont pris pour ceux de la production. 

EXPORTATION ET IMPORTATION. 

La production canadienne fournissant la plus grande partie de la con-
_ommation mondiale, l'amiante du Canada est exporté un peu partout. 

Les exportations en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis, en Allemagne et 
ailleurs, pendant les sept dernières années ont été compilées des rapports du 
ministère des douanes et sont données avec le chiffre total des exportations 
depuis 1892 dans les 2 tableaux suivants. 

Il faut noter que les chiffres donnés n'indiquent sans doute pas le pays 
exact de consommation; l'Allemagne, par exemple, emploie beaucoup plus 
d'amiante canadien que ne semblerait indiquer le tableau; cette anomalie peut 
s'expliquer par le fait que souvent des commerçants en gros de New-York 
achètent le produit brut en entrepôt et le revendent dans d'autres pays. 



1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

.1911 

40,120 
210,175 
305,056 
818,313 
200,909 
288,290 
204,978 
280,452 
192,993  

28 04 
31 15 
29 47 
28 22 
29 41 
30 11 
30 36 
29 50 
27 52 

714,781 
762,300 
811,080 

1,058,513 
1,312,582 
1,314,337 
1,243,795 
1,505,477 
1,732,541 

24,252 
25,957 
29,696 
39,767 
44,861 
50,503 
45,675 
57,939 
62,551, 

2,743 
6,602 
9,731 
9,435 
5,432 
5,221 
5,227 
6,700 
7,511 

891,033 
1,160,887 
1,386,115 
1,689,257 
1,669,299 
1,842,763 
1,729,857 
2,108,632 
2,067,259 

3,356 
2,250 
4,635 
6,998 
6,235 
5,145 
5,376 
6,406 
4,697 

Tons. Valeur. Tons. Valeur. Tons. Valeur. Tons.  Valeur. 

o a el a o a 0 

el g. 

a 
Grande 

Bretagne. Etats-Unis. A llemagne. Autres pays. 

Tons. Valeur. 

Total. 

$ cts. 

AIMIANTE.-TABLEAU 5. 

Exportations annuelles, 1892 -1911. 

	

Valeur 	 Valeur Année. 	Tonnes. 	Valeur. 	 Tonnes. 	V Année. 	ones. 	aleur. 

	

par ton. 	 par ton. 

$ 	$ 	cts. 	 $ 	$ 	- 
1892 	5,380 	378,103 	69 85 	1902 	31,074 	995,071 	32 02 
1893 	5,917 	338,707 	57 24 	1903 	31,780 	891,033 	28 04 
1894 	7,987 	477,837 	59 82 	1904 	37,272 	1,160,887 	31 14 
1895 	7,442 	421,690 	56 66 	1905 	47,031 	1,386,115 	29 47 
1896 	11,842 	567,967 	47 96 	1906 	59,854 	1,689,257 	28 22 
1897 	15,570 	473,274 	30 40 	1907 	56,753 	1,669,299 	29 41 
1898 	15,346 	494,012 	32 19 	1908 	61,210 	1,842,763 	80 11 
1899 	17,883 	473,148 	26 46 	1909 	56,971 	1,729,857 	30 36 
1900 	16,993 	693,105 	89 61 	1910 	71,485 	2,108,632 	29 50 
1901 	32,269 	1,069,918 	33 16 	1911 	75,120 	2,067,259 	27 52 

110,882 
94,271 

169,918 
230,314 
147,613 
230,666 
263,378 
306,778 
121,231 

31,780 
37,272 
47,031 
59,854 
56,753 
61,210 
56,971 
71,485 
75,120 

25,150 
94,141 

100,061 
82,117 
8,195 
9,470 

17,706 
15,925 
20,494 

1,429 
2,463 
2,969 
3,654 

225 
341 
693 
440 
261 
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Les exportations en 1911 ont été de 75,120 tonnes valant $2,067,259, soit 
en moyenne $27.52 par tonne; elles se répartissent ainsi: 7,511 tonnes valant 
$192,293 en Grande-Bretagne; 62,551 tonnes valant $1,732,541 aux Etats-
-Unis, 361 tonnes valant $20,494 en Allemagne, 1,841 tonnes valant $62,737 
en Belgique, 2,596 tonnes valant $52,047 en France et 260 tonnes valant 
$6,447 tonnes dans les autres pays. 

AMIANTE.-TABLEAU 4. 

Exportations d'amiante canadien par pays, 1903 -1911. 

Bien que le Canada soit le plus important des producteurs d'amiante 
brut, il ne fournit pas encore tous les produits manufacturés en amiante con-
sommés par le pays. 

Ceci explique l'importance des importations de produits en amiante 
classés sous la rubrique "Amiante sous quelque forme que ce soit autre que 
l'amiante brut et tous produits manufacturés d'amiante." Le droit d'entrée 
est de 25%. 

La valeur totale de ces importations en 1911 a été de $319,815 tandis 
qu'elle avait été de $230,489 en 1910 et de $196,742 en 1909. 



1911. 1909. 1910. 

Valeur. 

Pays. 

Tonnes. vaieer. Tonnes. Tonnes. 

599 
351 
324 
215 

1,549 

961 
354 
260 
167 

1,097 

167 82 

2,921 

257,825 3,272 5,164 190,053 273,726 4,939 

549,276 6,477 8,085 457,651 7,726 554,299 

Valeur. 

3,205 

424 
78 

2,727 

43 

1,548 
198 
300 

53 
565 

123 

2,787 

119,267 
62,011 
35,016 
21,379 
35,814 

7,086 

280,573 

202,049 
26,888 
23,988 
7,042 

17,948 

14,036 

291,951 

83,307 
4,395 

169,589 

34 

Russie 	  
Allemagne 	 
Africain Portugais 	 
Italie 	 
Etata-Unis 	 
Autres pays excepté les 

possessions britanni- 
ques 	  

Total 	  

71,063 
43,681 
56,526 
38,369 
40,549 

12,410 

267,598 

747 
56 

4,347 

14 

1,187 
67 

3,683 

2 

30,519 
9,247 

144,691 

5,596 

54,000 
7,091 

210,873 

1,762 

Cap de Bonne Espé- 
rance 	  

Natal 	  
Canada 	  
Autres possessions bri-

tanniques. 	 

Total pour les posses-
sions britanniques.. 

Grand total 	 

* Amiante sous quelque forme que ce soit autre que l'amiante brut et tous produits 
manufacturés d'amiante. Droit d'entrée à 25 pour cent. 

Les importations d'amiante aux Etats-Unis sont intéressantes car elles 
indiquent le marché qu'offre ce pays pour les produits de cette nature. 

Ces importations et leur provenance sont données dans le tableau ci-des-
sous pour les années 1909, 1910 et 1911. 
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La valeur annuelle des importations chaque année est donnée dans le 
tableau suivant. 

AMIANTE.-TABLEAU 6. 

Importations, 1885-1911. 

Exer. financier. Valeur. Exer. financier. Valeur. Exer. financier. Valeur. 

1885 	 
1886. 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 

674 1894 
6,831 1895 
7,836 1896 
8,793 1897 
9,943 1898 

13,250 1899 
13,298 1900 
14,090 1901 
19,191 1902 

20,021 
26,094 
23,90Q 
19,032 
26,389 
32,607 
43,455 
50,829 
52,464 

1903 	 
1984 	 
1905 	 
1906 	 
1907 (9 mois) 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911* 	 

75,465 
83,827 

116,836 
137,974 
127,509 
190,980 
180,598 
198,710 
254,331 



Coleraine, Thetford. 

" 	Megantic . 
Thetford, Blk Lake. 

44 

if 	 Cl 

Ci 	 if 

if 	 «« 
Shipton 
Broughton 	. 

if 

44 	 Ci 

Bioughton  East. 
Brompton Lake. 

. . 
Wolfestown 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

Montréal, 263 St-Jacques. 
Black Lake, Qué. 
Walkerville, Ont. 
Thetford Mines, Qué. 

Cf 	 if 

l‘ 	 if 

Montréal, 282 rue Ste-Ca- 
therine Ouest. 

Thetford Mines, Qué. 
Robertsonville, Qué. 
Roberson Sta., Qué. 
Asbestos, Qué. 
East Broughton Sta., Q. 

«« 	«« 
«« 	«« 
«« 	«« 

Québec, 81 St-Pierre. 

Montréal, 171 St-Jacques. 
Montréal,17 Pl. Victoria. 
Inverness, Qué. 
Coleraine Sta., Qué. 
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Voici la liste des compagnies les plus importantes exploitant de l'amiante 
au Canada : — 

Emplacement 
de la mine. Adresse. Nom de la compagnie. 

Amalgamated Asbestos Corp. Ltd.. 
Black Lake Consolidated Asbestos Co.. 
The Beaver Asbestos Co., Ltd 
Johnston's Asbestos Co., Ltd 
Bell Asbestos mine .. 
Robertson Asbestos Mining Co .. 
Jacob's Asbestos Mining Co., Ltd. . 

The Martin-Bennett Asbestos Mines, Ltd 
The B. & A. Asbestos Co .. 
The Berlin Asbestos Co .. 
The Asbestos & Asbestic Co., Ltd 	. 
Broughton Asbestos Fibre Co . . . . . 
Eastern Townships Asbestos Co . 	. 
Boston Asbestos Co., Ltd. (En liqui d. ) . 
The Ling Asbestos Co. (En liquidation). 
The Frontenac Asbestos Min. Co., Ltd. 

(Saisie comme garantie d'hypothèq.) . 
Montreal Asbestos Co., Ltd. (En liq. ) 
Brompton Lake Asbestos Co .. 
W. H. Lambly 
Belmina Consolidated Asbestos Co., Ltd. 



2,842 
4,650 

4,975 
3,545 
3,472 

54 
25 

137 

44,280 
53,976 

57,484 
41,931 
45,300 

720 
430 

2,327 

• ■ • 

6,849 
13,170 
93,301 
34,375 
30,970 
36,708 
25,884 

3,304 
260 

$ ctb. 

10 27 
9 25 

10 88 
8 47 
8 48 
9 78 

10 71 
12 06 
13 00 

SIDÉROCHROME, 

Le sidérochrome est exploité dans les districts de Coleraine et Black 
Lake dans les cantons de l'Est de la Province de Québec. 

Les expéditions de ce minerai ont atteint en 1911 157 tonnes valant 
$2,587, dont 137 tonnes de minerai riche valant $2,327 ou $16.98 la tonne, 
et 20 tonnes de minerai pauvre valant $260 ou $13 la tonne. 

La majeure partie de ce produit a été expédiée par la Dominion Chrome 
Co.,  qui utilise ses réserves et n'a pas exploité de minerai cette année. La 
Chrome and Asbestos Mines Ltd a terminé cette année son usine et n'a fait 
que quelques expéditions mais elle compte produire davantage en 1912. 

La production annuelle depuis 1886 est donnée dans le tableau suivant 
et a été divisée en minerai riche et minerai pauvre pour les sept dernières 
années. Le produit classé comme riche comprend le minerai et le concentré 
contenant de 48 à 50% et plus d'acide chromique tandis que le minerai 
pauvre n'est guère formé que de minerai non traité. 

SIDÉROCHROME.-TABLEAU 1. 

Production annuelle au Canada, de 1886 à 1911. 

MINERAI RICHE. TOTAL. MINERAI PAUVRE. 

Année. 

Valeur. Prix 
moyen. 

Prix 
moyen Tonnes. Valeur. Prix 

moyen. ronnes. Tonnes. Valeur. 

1886 
1887 
1888 à 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

$ cts. 

15 58 
16 08 

11 55 
11 83 
13 05 
13 33 
17 20 
16 98 

667 
1,424 
8,575 
4,060 
3,651 
3,753 
2,416 

274 
20 

	

cts 	 

	

60 	945 	15 75 

	

38 	570 	15 00 
Aucune 	{ 	 

. Ç  product . 

	

1,1300 	20,000 	20 00 

	

3,177 	41,300 	13 00 

	

2,342 	27,004 	11 53 

	

2,637 	32,474 	12 31 

	

2,021 	24,252 	12 00 

	

2,010 	21,842 	10 86 

	

2,335 	27,000 	11 56 

	

1,274 	16,744 	13 14 

	

900 	13,000 	14 44 

	

3,509 	51,129 	14 57 

	

6,074 	67,146 	11 05 

	

8,575 	93,301 	10 88 

	

9,035 	91,859 	10 17 

	

7,196 	72,901 	10 13 

	

7,225 	82,008 	11 35 

	

2,470 	26,604 	10 77 

	

299 	3,734 	12 49 

	

157 	2,587 	16 48 
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Le Sidérochrome est surtout exporté aux Etats-Unis bien que quelques 
wagons en soient utilisés au Canada. 

Il n'y a eu aucune exportation en 1911 tandis que 15 tonnes valant 
$150 en avaient été exportées en 1910. 

Le tableau suivant montre la valeur du sidérochrome canadien exporté 
aux Etats-Unis pendant ces huit dernières années. 

Importations de chromite provenant du Canada aux Etats-Unis.' 

Douze mois Douze mois 
finissant 	 finissant 

	

Tonnes.. 	Valeur. 	 Tonnes.. 	Valeur. le 30 juin. 	 le 30 juin. 

$ 	 $ 

1904 	2,790 	36,322 	1908 	6,505 	69,009 
1905 	6,489 	70,934 	1909 	4,455 	50,042 
1906 	9,951 	107,580 	1910 	269 	2,892 
1907 	6,179 	66,115 	1911 	17 	150 

(1) La tonne américaine de "the Foreign Commerce and Navigation of United 
States, , ' a été changée en tonne de 2,000 livres. 

Le sidérochrome est surtout employé pour la fabrication d'alliages de 
fer et de chrome et pour les sels de chrome utilisés en peinture. On lem-
ploie aussi comme revêtement des fours pour le traitement de l'acier et du 
cuivre. 

Le prix à New-York en 1911 pour le minerai de Nouvelle-Calédonie, qui 
contient 50% d'oxyde de chrome a varié de $14 à $16 par tonne métrique. 
Le prix des oxydes de chrome à Pittsburgh a été de $175 par mille livres 
pendant toute l'année. 

Le prix du bichromate de potassium s'est maintenu entre 7 et 8 cents 
par livre pendant l'année, tandis que celui de bichromate de sodium oscillait 
entre 5 et 6i cents 

Pour indiquer la valeur du marché offert par les Etats-Unis pour le 
sidérochrome, on publie dans le tableau suivant le chiffre des importations 
pour ces deux dernières années. La valeur moyenne de ces importations pré-
sente une augmentation de 70% en 1911 sur celle de 1910. 



1910. 1911. 

Tonnes de 
2240 livres. 

Tonnes de 
2240 livres. Valeur. Par tonne. Valeur. Par tonne. 

Belgique 	 
Canada .... 
France. 
Océanie française 
Grèce 	 
Inde 	 
Japon  • 
Hollande 	 
Afriq. portugaise 	 
Turquie d'Asie 	 
Royaume-Uni 	 

	

3,558 	49,720 

	

241 	2,892 

	

9,466 	89,521 

	

7,740 	68,126 

	

231 	466 

	

2,290 	16,959 

	

125 	2,110 

	

19,455 	236,691 

	

1,100 	7,000 

	

747 	9,038 

Total 	 44,953  I  482,523 	1073 437,281 38,139 11 47 

$ cts. 

13 97 
12 00 

9 46 
8 80 
2 02 
7 40 

16 88 
12 17 
6 36 

12 10 

150 
41,365 

114,249 
48,188 

3,680 

198,538 
31,121 

$ cts. 

10 00 
12 17 
12 75 
10 71 

8 20 

12 17 
6 92 

15 
3,400 
8,957 
4,500 

449 

16,318 
4,500 • 
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SIDÉROORROME.-TABLEAU 2. 

Importations aux Etats-Unis pour les années finissant le 30 juin 1910 et 1911 
en tonnes de 2,240 livres.' 

' Le Commerce étranger et la Nav gation des Etats-Uuis, 1909-19 



CHARBON. 

L'exploitation des houillères est la plus importante des industries mi-
nières au Canada, tant au point de vue de la quantité que de la valeur brut 
de la production. Le charbon exploité est surtout de la houille grasse bien 
que de l'anthracite soit exploité dans l'Alberta et qu'une quantité importante 
de lignite le soit également dans l'Alberta et dans la Saskatchewan. 

La production totale en 1911 a été, d'après les chiffres obtenus, de 11, 
323,388 tonnes, au lieu de 12,907,152 en 1910 et de 10,501,475 en 1909; la 
diminution en 1911 a été de 1,585,764 tonnes ou 12 pour cent. La valeur 
marchande du charbon pris à la mine a été en 1911 d'environ $26,467,646, 
soit une moyenne de $2.34 la tonne au lieu de $30,909,779 et $2.39 respecti-
vement en 1910. 

L'industrie houillère au Canada a progressé en ces dernières années 
d'une manière presque constante et la baisse de la production en 1911 a été 
due à des questions ouvrières qui ont provoqué la fermeture, du ler avril au 
20 novembre, de 16 mines importantes situées dans le sud de l'Alberta et l'est 
de la Colombie Britannique. Environ 6,000 hommes ont quitté l'ouvrage et 
il n'y a pratiquement pas eu de charbon exploité pendant 8 mois dans le dis-
trict affecté. La production des mines qui ont dû fermer, pendant leur pé-
riode d'activité, n'a été que de 129,178 tonnes au lieu des 3,874,355 tonnes 
qu'elles avaient fourni en 1910, ce qui représente une perte de 8,655,177 
tonnes attribuable à la grève. En réalité, si on tient compte de l'augmen-
tation probable de la production qui aurait dû avoir lieu dans des conditions 
normales, on peut dire sans exagération que la production de la houille en, 
1911 aurait pu être de 3,000,000 de tonnes supérieure à ce qu'elle a été. Pra-
tiquement tous les districts houillers autres que celui qu'affecta la grève ont 
donné une augmentation de production en 1911. 

Afin de remédier au manque de charbon qui était à craindre dans les 
provinces d'Alberta et de Saskatchewan, le gouvernement fédéral a supprimé 
le droit qui frappait les houilles grasses importées au Canada, pourvu qu'elles 
entrassent au Canada, à l'ouest de Salin Ste-Marie, et fussent destinées aux 
provinces de Manitoba, Saskatcrewan, Alberta, et Colombie Britannique, à 
l'est du 122e méridien ; cette suppression est devenue effective le 7 août et 
elle a cessé d'être en vigueur le 6 décembre. Les importations de houilles 
grasses ont augmenté de 2,939,347 tonnes pendant l'année, soit une augmen-
tation de près de 50% sur les importations de 1910. • 

Les deux tableaux suivants donnent la production par provinces pour 
ces trois dernières années, et la variation annuelle par rapport à l'année pré-
cédente. 

On peut ajouter que le mot production est employé dans ces tableaux 
pour représenter la quantité de charbon vendue ou employée .par le produc- 
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Province. 1911. 1909. 1010. 

Tonnes. I Valeur. I Tonnes. 	Valeur. 	Tonnes. I Valeur. 

	

5,652,089 $11,354,643 	6,431,142 $12,919,705 7,004,420 $14,071,379 

	

2,606,127 	8,144,147 	3,330,745 10,408,580 2,542,532 	7,945,413 

	

1,994,741 	4,838,109 	2,894,469 	7,065,736 1,511,036 	3,979,264 

	

192,125 	296,339 	181,156 	293,923 	206,779 	347,248 

	

49,029 	98,496 	55,455 	110,910 	55,781 	111,562 

	

7,364 	49,502 	16,185 	110,925 	2,840 	12,780 

Souv.-Ecosse. 
Colombie. . . . 
Alberta. . . 
Saskatchewan... 
Nouv.-Brunswick. 
Yukon.. ... 

Total. . 10,501,475 24,781,236 12,909,152 30,909,779 11,323,388 26,467,646 

1909 et 1910. 1910 et 1911. 

) AUGMENTATION Ou (d) DTMINUTION. 

Province. 

Tonnes. 	Pour cent. 	Tonnes. 	Pour cent. 

(i) 	779,053 	13.78 (i) 	573,278 	8.91  
(i) 	724,618 	27.80(d) 	788,213 	23.66  
( 1 ) 	899,728 	45.11 (d) 	1,383,433 	47 . 79 
(d) 	10,969 	5.71 ( 1 ) 	25,623 	14.14 
(i) 	6,426 	13.11 (i) 	326 	0.59 
(i) 	8,821 	119.79(d) 	13,345 	82.45  

Nouvelle-Ecosse.. 
Colombie.. .. 
Alberta.. .. 
Saskatchewan.. .. 
Nouveau-Brunswick.. 

(i) 	2,407,677 	22.031:d) 	1,585,764 	12.28 
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teur, tandis que les mots quantité exploitée signifient tout ce qui a été retiré 
de la mine et comprend parfois des quantités de charbon inutilisable, inven-
dable ou encore les quantités en réserve gardées d'une année à l'autre. 

Dans la Nouvelle-Ecosse la production a augmenté en 1911 de 573,278 
tonnes, soit 9%, tandis que le Nouveau-Brunswick a présenté aussi une faible 
augmentation. La province de Saskatchewan a eu une augmentation de 25,623 
tonnes, soit 14%. Au contraire la production a diminué de 47% dans l'Al-
berta et de 23% dans la Colombie Britannique. 

ClIARBON.-TABLEAD 1. 

Production par provinces, 1909-10-11, en tonnes de 2,000 livres. 

CHARBON.-TABLEAU 2. 

Comparaison de la production en 1909 et 1910, et en 1910 et 1911. 

La Nouvelle-Ecosse, en 1911, it produit 62% de la production totale ca-
nadienne, la Colombie 22%, l'Alberta 13% et la Saskatchewan. un peu moins 
de 2%. D'importance relative des différentes provinces pour la production 



1911 1904 1906 1909 1907 1908 1905 1910 

% % 70 
54 . 29 61 . 40 62'35 

15 
8 . 0 

22'5 

68 . 0 65 . 5 64•07 6079 50'25 
1 . 83 

13.84 
22 . 45 
0 . 03 

1.44 
1514 
22.50 
0.13 

1 . 37 
15.42 
21.77 
0.04 

1-2 
10.8 
22 . 4 
0 . 1 

1.11 
12 . 77 
21 . 98 
0 . 07 

1.40 
22 . 42 
25'80 

0 . 13 

1'83 
18 . 99 
24 . 82 
0 - 07 
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de la houille est donnée dans le tableau suivant pour quelques-unes de ces 
dernières années. Les chiffres indiquent le pourcentage de la production 
totale. Les houillères de la côte de l'Atlantique continuent encore à fournir 
plus de 50% de la quantité totale de charbon, bien qu'en 1910 le total de la 
production dans le Canada Occidental ait atteint presque 50% de la produc-
tion totale. 

Province. 	1874 1890 1900 1902 1901' 

70  70 	70  70 	70  
Nouvelle-Ecossa 91 	71  629694  71 . bhm veau -Brun sw. 1 
Saskatchewan* 	.... .... 	0 . 7 	0.9 	1 . 5 
Alberta* 	4 5 . 4 5.4 6 1  
Colombie ........ ........ 	8 	25 31 '0 24 . 2 21 *0 
Yukon  	 0-1  .. .. 

*L'Alberta et la Saskatchewan ont été faits provinces le 1 er  septembre  1905. Aux 
lilas de comparaison, la production houillère pendant les années qui ont précédé cette 
date a été séparée conformément aux frontières de ces provinces. 

Sur la production totale du charbon au Canada en 1911, 8,559,952 tonnes 
•ont été vendues pour la consommation canadienne; 1,068,572 tonnes ont été 
exportées aux Etats-Unis et 280,235 tonnes exportées en d'autres pays, ce 
qui représente une vente totale de 9,908,759 tonnes; 381,340 tonnes ont été 
transformées en coke à la mine et 1,033,289 tonnes ont été employées 
par les mines elles-mêmes ou les ouvriers. Outre le charbon, ainsi réparti, 
42,709 tonnes ont été exploitées et mises en réserve à la fin de l'année et 
182,567 tonnes ont été indiquées comme inutilisables ; ces deux dernières 
quantités ajoutées au chiffre de la "production," donnent pour la quantité 
extraite de la mine 11,548,664 tonnes. 

On en conclut que les 85.8 centièmes de la quantité de houille extraite 
de la mine ont été mis directement sur le marché, 3.3 centièmes en ont été 
transformés en coke à la mine, 8.9 centièmes ont été consommés par les ou-
vriers tandis que 1.6 centièmes étaient inutilisables. Les pertes au lavage, 
etc., ne couvrent pas forcément toute cette catégorie car beaucoup de compa-
gnies ne répondent pas à cette rubrique. Il est probable aussi que les 
chiffres donnés comme représentant la consommation canadienne couvrent 
une petite quantité de charbon qui est finalement exportée. 

Malgré les belles ressources du Canada en houille, la production cana-
dienne totale, y compris les exportations, ne formait en 1911 que 46.7 de la 
consommation ; on a importé en 1911, 14,558,872 tonnes destinées à la con-
sommation canadienne. La consommation totale comme on l'indique plus 
loin a été de 29,247,678 tonnes, soit 3,388 tonnes par habitant, tandis que la 
production n'a atteint en moyenne que 1,582 tonnes par habitant. 

Les principales houillères sont à l'extrême est et à l'ouest du pays tandis 
que les provinces d'Ontario et de Québec qui sont les plus peuplées n'ont pas 
de dépôts houillers. Le charbon de Nouvelle-Ecosse est utilisé dans cette 
province et aussi dans celle de Québec. 1 



Vendu au Canada.. .. 
Exporté aux 
Exporté en d'autres 

pays.. . . 

Total des ventes. 
Transformé en coke à 

l'usine.. .. 	. 
Employé à l'usine et 

par les ouvriers.. .. 
Réserve, Janv. 1.. ... 

if 	Déc. 31.. 	.. 
Différence.. 

Pertes.. .. 

Total.. .. 

173,084 

8,072 

10,010 

191,166 

Sas- 
katch- 
ewan. 

173,084 

Yukon. 

16,135 

16,135 

50 

16,185 
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La quantité exportée de cette province aux Etats-Unis en 1911 représen-
tait moins de 90% de la production de la province. La province d'Ontario, 
presque exclusivement, et la province de Québec à un moindre degré s'appro-
visionnent dans les Etats limitrophes de l'Union Américaine. Il n'y a pas 
d'anthracite dans le Canada Oriental et celui que nous consommons nous 
vient de Pensylvanie. Le Manitoba s'approvisionne aussi largement aux 
Etats-Unis. 

La production de la Saskatchewan est utilisée dans cette province et 
aussi au Manitoba. 93.2 centièmes de la houille exploitée dans l'Alberta 
ont été utilisés par les houillères ou vendus pour la consommation canadienne, 
surtout dans la province même; 2.7 centièmes ont été exportés et 4.1 cen-
tièmes ont été transformés en coke qui a été vendu en Colombie et aux Etats-
Unis. La Colombie Britannique est la province qui exporte la plus grande 
quantité de charbon. En 1911 68.4 centièmes de la production de cette pro-
vince ont été employés par les houillères ou vendus pour la consommation 
locale; 27.0 centièmes ont été exportés, et 4.6 centièmes transformés en coke. 

Par suite de la réduction de la production en Colombie et dans l'Alberta 
en 1911 la proportion de charbon exporté ou transformé en coke a été beau-
coup plus faible que d'habitude. 

Les tableaux suivants donnent les quantités de houille extraites par pro-
vince en 1910 et 1911. 

Production en 1910. 

Nouvelle 
Ecosse. 

5,003,933 
356,089 

223,748 

5,583,770 

183,560 

663,812 
149,958 
175,333 

+ 25,375 
58,645 

6,515,162 

Nouveau 
Bruns-
wick.  

53,455 

53,455 

2,000 

55,455 

Alberta. 

2,309,438 
243,371 

2,552,809 

196,250 

145,410 
10,074 

8,957 
1,117 

14,724 

2,908,076 

Colombie. 

1,400,405 
1,248,483 

67,525 

2,716,413 

379,893 

234,439 
39,987 
79,376 

F 39,389 
160,337 

3,530,471 

Total. 

8,956,450 
1,847,943 

291,273 

11,095,666 

759,703 

1,053,783 
200,019 
263,666 
63,647 

243,716 

13,216,515 

• La production est obtenue en ajoutant le charbon vendu  ft  celui qui est utilisé 
à l'usine. 



Nouvelle 
Ecosse. 

5,462,828 
385,095 

236,609 

6,084,532 

273,548 

646,340 
173,164 
211,338 

± 38,174 
82,957 

7,125,551 

Nouveau 
Bruns- 
wick. 

53,781 

53,781 

2,000 

55,781 

Alberta. 

1,304,778 
40,723 

161 

1,345,662 

61,591 

103,783 
10,675 
15,773 

+ 5,098 
49,796 

1,565,930 

Colombie. 

1,536,957 
642,754 

43,465 

2,223,176 

117,215 

202,141 
81,207 
80,644 

- 563 
39,400 

2,581,369 
- 

Total. 

8,559,952 
1,068,572 

280,235 

9,908,759 

452,354 

962,275 
265,046 
307,755 

+ 42,709 
182,567 

11,548,664 

Yukon. 

2,840 

2,840 

2,840 

Sas-
katch-
ewan. 

198,768 

198,768 

8,011 

10,414 

217,193 

Vendu au Canada.. .. 
Exporté aux E.-U.. .. 
Exporté en d'autres 

Total des ventes. 
Transformé en coke à 

Employé à l'usine et 
par les ouvriers.. .. 

Réserve, Janv. 1.. ... 
if 	Déc. 31.. ... 
Différence.. .. 

Pertes... .. 

Total.. .. 

1908. 1907. 1909. 

Vendu au Canada.. .. 	.. • • • • • • • • 
Exporté aux Etats-Unis.. 	 . • 

en d'autres pays.. .. 

Total des ventes.. .. 
Transformé en coke à l'usine... .. 
Employé à l'usine ou par les ouvriers.. 
Réserve, Janv. 1.. 

Différence.. 

7,358,135 
1,514,182 

129,957 

9,002,274 
751,967 
757,185 
212,559 
190,224 

- 22,335 
351,783 

7,715,203 
1,218,656 

297,291 

9,231,150 
708,674 
946,487 
183,443 
230,335 

± 46,892 
157,610 

7,468,880 
1,173,772 

171,388 

8,814,040 
752,976 
934,459 
202,432 
219,569 

± 17,137 
154,162 

10,840,874 11,090,813 10,672,774 
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Production en 1911. 

* La poduction est obtenue en ajoutant le charbon Vendu à celui qui est utilisé à 
l'usine. 

Distribution du charbon exploité au Canada en 1907-8-9. 

Le tableau suivant donne la production du charbon au Canada depuis 
1784. La production totale de 1785 à 1911 a été de 183,438,571 tonnes, 
dont 122,762,615 tonnes ou 66.9 pour cent provenant de la Nouvelle-Ecosse 
et 42,649,441 tonnes ou 23.2 pour cent de la Colombie-Britannique. 

La production de 1871 à 1880 inclusivement a été de 11,380,416 tonnes, 
tandis qu'elle a atteint pendant les dix années suivantes 22,001,394 tonnes; 
celle de 1891 à 1900 a été de 40,381,708 tonnes et celle de 1901 à 1910 de 
80,497,n6; chaque période décennale se trouve êixe ainsi presque le double 
de la période précédente. 
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OHARBON.-TABLEATJ 3. 

Production annuelle de charbon. Tableau donnant les variations annuelles 
par rapport à. l'année précédente. 

Année.  Tonnes. 	Valeur. 
Valeur 

moyenne 
par tonne. 

Augmentation 
en tonnes. 

(i) ou Dimi- 
nution (d) 

Augmentation 
(i) ou Dimi-
nution (d) 
pour cent. 

1785 à 1873. 
1874.. .. 
1875.. .. 
1876.. .. 
1877.. .. 
1878.. 
1879.. 
1880.. 
1881.. .. 
1882.. .. 
1883.. .. 
1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. 
1889.. .. 
1890.. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 
1894.. .. 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

$ 	 $ 

	

*8,591,150 	• 

	

1,063,742 	1,763,423 	1 66 	  

	

1,039,974 	1,747,016 	1 68 (d) 	23,768 	(d) . 2.2 

	

994,762 	1,729,546 	1 74 (d) 	45,212 	(d) 	4.3 

	

1,036,670 	1,794,415 	1 73 (i) 	41,908 	(i) 	4.2 

	

1,089,744 	1,941,285 	1 78 (i) 	53,074 	(i) 	5.1 

	

1,126,497 	2,050,639 	1 82 (i) 	36,753 	(i) 	3.4 

	

1,482,714 	2,657,194 	1 79 (i) 356,217 	(i) 	31.6 

	

1,537,106 	2,688,621 	1 75 ( 1 ) 	54,392 	(i) 	3.7 

	

1,848,148 	3,248,446 	1 76 (i) 311,042 	(i) 	20.2 

	

1,818,684 	3,109,635 	1 71 (d) 	29,464 	(d) 	1.6 

	

1,984,959 	3,593,831 	1 81 (i) 166,275 	(i) 	9.1 

	

1,920,977 	3,417,807 	1 78 (d) 	63,982 	(d) 	3.2 

	

2,116,653 	3,739,840 	1 77 (i) 195,676 	(i) 	10.2 

	

2,429,330 	4,388,206 	1 81 (i) 312,677 	(1) 	14.8 

	

2,602,552 	4,674,140 	1 80 (1) 173,222 	(i) 	7.1 

	

2,658,303 	4,894,287 	1 84 (i) 	55,751 	(i) 	2.1 

	

3,084,682 	5,676,247 	1 84 (i) 426,379 	(i) 	16.0 

	

3,577,749 	7,019,425 	1 96 (i) 493,067 	(i) 	16.0 

	

3,287,745 	6,363,757 	1 94 (d) 290,004 	(d) 	8.1 

	

3,783,499 	7,359,080 	1 95 (i) 495,754 	(i) 	15.1 

	

3,847,070 	7,429,468 	1 93 (i) 	63,571 	(1) 	1.7 

	

3,478,344 	6,739,153 	1 94 (d) 368,726 	(d) 	9.6 

	

3,745,716 	7,226,462 	1 93 (i) 207,372 	( 1 ) 	7 . 7  

	

3,786,107 	7,303,597 	1 93 (i) 	40,391 	(1) 	1.1 

	

4,173,108 	8,224,288 	1 97 (i) 387,001 	(i) 	10 . 2  

	

4,925,051 	10,283,497 	2 09 (i) 751,943 	(i) 	18.0 

	

5,777,319 	13,742,178 	2 38 (i) 852,268 	(i) 	17.3 

	

6,486,325 	12,699,243 	1 96 (i) 709,006 	(i) 	12.3 

	

7,466,681 	15,210,877 	2 04 (i) 780,356 	(i) 	15.1 

	

7,960,364 	15,942,833 	2 00 (i) 493,683 	(1) 	6.6 

	

8,254,595 	16,592,231 	2 01 (i) 294,231 	(i) 	3 . 7  

	

8,667,948 	17,520,263 	2 02 (i) 413,353 	(1) 	5.0 

	

9,762,601 	19,732,019 	2 02 (i) 1,094,653 	(i) 	12.6 

	

10,511,426 	24,381,842 	2 32 (i) 748,825 	(1) 	7.7 

	

10,886,311 	25,194,573 	2 31 (i) 374,885 	(i) 	3.5 

	

10,501,475 	24,781,236 	2 36 (d) 384,836 	(d) 	3.5 

	

12,909,152 	30,909,779 	2 39 ( 1 ) 2,407,677 	( 1 ) 22.93 

	

11,323,388 	26,467,646 	2 34 (d) 1,585,764 	(d) 12.28 

* 1,a production totale de 1785 à 1873,  comprend  : 
Nouvelle-Ecosse (1785 à 1873).. 	.. 8,053,670 tonnes de 2,000 livres. 
Colombie (1836 à 1873).. 	 537,480 	" 	2,000 " 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS. 
Les tableaux suivants qui donnent les importations et exportations de 

charbon ont été compilés à l'aide des rapports du Ministère des Douanes. 
Les exportations en 1911 n'ont atteint que 1,500,639 tonnes valant $4,357,074 
ou $2.90 la tonne, tandis qu'elles étaient en 1910 de 2,377,049 tonnes valant 
$6,077,350 ou $2.56 la tonne. La diminution des exportations en 1911 a 
donc été de 876,410 tonnes ou de 36.8 pour cent. Le chiffre des exportations 
en 1911 est le plus faible qu'on ait enregistré depuis 1899. 

29976 - 12 
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Les importations totales en 1911 ont été de 14,558,892 tonnes valant $39, 
292,591, tandis qu'elles étaient en 1910 de 10,597,982 tonnes valant $28,- 
450,001, ce qui représente un accroissement de 3,960,710 tonnes, soit 37.4 
pour cent. 

Les deux tableaux suivants donnent respectivement le chiffre des expor-
tations pour les principaux pays et les exportations annuelles depuis 1873. 

CHARBON.-TABLEAU 4. 
Exportations de charbon du Canada en 1907, 1910 et 1911. 

1909. 1911. 

Exporté en Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

Grande Bretagne. 
Etats-Unis.. ... 
Terreneuve. . 
Autres pays.. .. 

Total.. .. . 

10,671 
1,240,519 

175,801 
161,108 

1,588,099 

36,403 
3,357,111 

493,040 
569,788 

4,456,342 

5,872 
1,947,287 

203,626 
220,264 

2,377,049 

18,001 
4,583,626 

574,157 
900,666 

6,077,350 

14,185 
1,035,889 

223,553 
227,012 

1,500,639 

48,496 
2,809,204 

617,299 
882,075 

4,357,074 

Les Etats-Unis forment le débouché le plus important pour l'exportation 
de la houille canadienne; ils ont pris 69.1 pour cent de toute la houille ex-
portée en 1911. 223,552 tonnes ont été exportées à Terre-Neuve, soit 14.9 
pour cent du total. Sur les 227,012 tonnes exportées en d'autres pays, 55,316 
ont été exportées au Mexique et 46,926 tonnes en Australie; les autres pays 
d'exportation sont les Bermudes, St-Pierre, Cuba, le Japon, etc. 

CHARBON.-TABLEAU 5. 
Exportations. 

Année. Année. 
Provenant 

du 
Canada. 

Ne 
provenant 
pas du 
Canada. 

Provenant 
du 

Canada. 

Ne 
provenant 
pas du 
Canada. 

1873.. 
1874.. 
1875.. 
1876.. 
1877.. 
1878.. 
1879.. 
1880.. 
1881.. 
1882.. 
1883.. 
1884.. 
1885.. 
1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 

1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 

1909.. 
1910.. 
1911.. 

Tonnes. 
420,683 
310,988 
250,348 
248,638 
301,317 
327,959 
306,648 
432,188 
395,382 
412,682 
486,811 
474,405 
427,937 
520,703 
580,965 
588,627 
665,315 
724,486 
971,259 
823,733 

Tonnes. 
5,403 

12,859 
14,026 

4,995 
4,829 
5.468 
8,468 

14,217 
14,245 
37,576 
44,388 
62,665 
71,003 
78,443 
89,098 
84,316 
89,294 
82,534 
77,827 
93,988 

Tonnes. 
960,312 

1,103,694 
1,011,235 
1,106,661 

986,130 
1,150,029 
1,293,169 
1,787,777 
1,573,661 
2,090,268 
1,954,629 
1,557,412 
1,635,287 
1,835,041 
1,894,074 
1,729,833 
1,588,099 
2,377,049 
1,500,639 

Tonnes. 
102,827 
89.786 
96,836 

116,774 
101,848 
99,189 

101.004 
62,776 
53,894 
23,453 
27,138 
27,308 
86,792 
44,758 

101,778 
102,071 
161,058 
159,859 
133,943 



1880.. .. 
1881.. .. 
1882.. .. 
1883.. .. 
1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 

	

1890.. 	.. 

	

1891.. 	.. 
1892.. .. 

	

1893.. 	.. 
1894.. .. 

	

1896.. 	.. 

	

[897.. 	.. 
1898..• 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 

1907.. 
1908.. 
1909.. .. 
1910.. 
1911.. 	.. 

Année fiscale. 

Année civile. 
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Le charbon importé forme trois catégories: l'anthracite, y compris la pous-
sière d'anthracite; la houille grasse triée et tout venant; le poussier de 
houille grasse tamisée au tamis de ef . Les importations d'anthracite en 
1911 ont été de 4,020,577 tonnes valant $18,794,192, soit $4.67 par tonne, 
ce qui présente une augmentation de 754,342 tonnes sur les importations 
en 1910. Les importations de houille grasse triée et tout venant en 
1911 ont été de 8,905,815 tonnes valant $18,407,603, soit en moyenne 
$2.07 la tonne, ce qui représente une augmentation de 2,939,349 tonnes ou 
de 49.3 pour cent sur les chiffres de l'année 1910. La quantité de poussier 
de houille importé en 1911 a été de 1,632,500 tonnes valant $2,090,796, soit 
$1.28 la tonne, ce qui représente une augmentation de 267,219 tonnes, soit 
19.6%, sur les importations de 1910. 

CHABBON.---TABLEAll 6. 
Importations de charbon au Canada. 

ANTHRACITE ET 
HOUILLE GRASSE. 	POUSSIER 	 POUSSIER DE 

	

D'ANTHRACITE. 	 HOUILLE. 
- 

Tonnes. 	Valeur. 	Tonnes. 	Valeur. 	Tonnes. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 
457,049 	1,220,761 	516,729 	1,509,960 	3,565 	3,877 
587,024 	1,741,568 	572,092 	2,325,937 	337 	666 
636,374 	1,992,081 	638,273 	2,666,356 	471 	900 
911,629 	2,996,198 	754,891 	3,344,936 	8,154 	10,082 

1,118,615 	3,613,470 	868,000 	3,831,283 	12,782 	14,600 
1,011,875 	3,197,539 	910,324 	3,909,844 	20,185 	20,412 

930,949 	2,591,559 	995,425 	4,028,050 	36,230 	36,996 
1,149,792 	3,126,225 	1,100,165 	4,423,062 	31,401 	33,178 
1,231,234 	3,451,661 	t2,138,627 	5,291,875 	28,808 	34,730 
1,248,540 	3,255,171 	1.291,705 	5,199,481 	39,980 	47,139 
1,409,282 	3,528,959 	1,201,335 	4,595,727 	53,104 	29,818 
1,598,855 	4,060,896 	1,399,067 	5,224,452 	60,127 	36,130 
1,615,220 	4,099,221 	1,479,106 	5,640,346 	82,091 	39,840 
1,603,154 	3,967,764 	1,500,550 	6,355,285 	109,585 	44,474 
1,359,509 	3,315,094 	1,530,522 	6,354,040 	117,573 	49,510 
1,444,928 	3,321,387 	1,404,342 	5,350,627 	181,318 	52,221 
1,538,489 	3,299,025 	1,574,355 	5,667,096 	210,386 	53,742 
1,543,476 	3,254,217 	1,457,295 	5,695,168 	225,562 	59,600 
1,684,024 	3,179,595 	1,460,701 	5,874,685 	229,445 	45,556 
2,171,358 	3,691,946 	1,745,460 	6,490,509 	276,547 	44,717 
2,439,764 	4.310,964 	1,654,401 	6,602,912 	330,174 	98,349 
2,516,392 	4,956,025 	1,933,283 	7,923,950 	414,432 	275,559 
3,047,392 	5,712.058 	1,652,451 	7,021,939 	489,548 	264,556 
3,511,412 	7,776,717 	1,456,713 	7,028,664 	550,883 	420,317 
4,053,900 	9,108,208 	2,275,018 	10,461,223 	608,041 	544,128 
4,176,274 	8,002,896 	2,604,137 	12,093,371 	650,261 	343,456 
4,495,550 	8,360,348 	2,200,863 	10,304,308 	747,251 	489.180 

Poussier de houille 
Houille grasse triée et tamisé au tamis 

tout venant. 5% 
6,370,152 	13,232,445 	3.141,873 	14,506,129 	1,139,256 	1,121,949 
6,025,574 	12,516,748 	3.160,110 	14,478,536 	1,111,311 	1,355,677 
5,625,063 	11,455,818 	3,017.444 	13,906,152 	1,230,017 	1,469,889 
5,966,466 	11,019,341 	3,266,235 	14,735,062 	1.365,281 	1,795,598 

(a1R Q 05 R15 	15 4117 an3 (ma n9n 577 	15 704 102  (C)1.632.500 	2.090.796 
- - 

(a) Droit d entrée, 53c. par tonne. (b) Houille , anthracite et poussier d'anthra-
cite ; 'exempt de droit. (c) Droit d'entrée, 14e. par tonne. 

t Les importations d'anthracite ont éprouvé de 1887 à 1888 une augmentation de 
plus de 94% pour retomber en 1889 d'une manière tout aussi remarquable. Les prix 
moyens en 1887, 1888 a 1889 étaient respectivement de $4.02, $2.47 et $4.03. Bien 
qu'un droit de 50e. par tonne sur l'anthracite ait été supprimé le 13 mai 1887 il semble 
à peine probable qu'il puisse expliquer ces c/tangements et à moins qu'une 'erreur ne se 
soit glissée dans les chiffres du rapport " Trade and Navigation ", on ne peut en donner 
aucune explication. 



Production.. .. 
Exportations.. . 
Consommation ca 
Importations.. . 
Exportation de el 

du Canada.. 
Consommation cal 

porté.. .. . 

Consommation to 
nada.. .. . 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • • 

• • . 

• • • 

• • • 

• • • 

• • 

• • • 

. • • 

• • • 

45.9 
45.7 
37.8 
44.4 
47.8 
46.7 
44.4 
47.6 
48.5 
45.7 
45.1 
47.3 
48.0 
47 0 
47.8 
50.5 
51.0 
52.2 
49.2 
48.9 
51.7 
45.0 
47.3 
47.9 
50.2 
40.5 

54.1 
54.3 

 62 . 2 
55.6  
52. 2  

53.3 
55.6  
52.4 

 51.5 
54.3 
54. 9  

52.7 
52.0 
53.0  
52.2  
49.5  
40. 0  

47.8  
50.8 

 51.1 
48.3 
55 a 
52.7 

 52.1 
49.8 

 59.5 
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La consommation totale du Canada en 1911 d'après les rapports concer-
nant la production, les exportations et les importations, a été de 24,247,698 
tonnes, au lieu de 20,970,226 tonnes en 1910, ce qui représente un accroisse-
ment de 3,277,472 tonnes, soit 15.6 pour cent. Sur l'ensemble du' charbon 
consommé l'année dernière, 9,822, 749 tonnes (soit 40.5 pour cent) étaient 
d'origine canadienne et 14,424,949 tonnes d'origine étrangère. 

La consommation par habitant en 1911, en se basant sur l'évaluation 
de la population faite par le bureau du recensement, a été d'environ 3,388 
tonnes. C'est le chiffre le plus élevé encore atteint. Néanmoins ce chiffre 
est encore faible quand on le compare au chiffre correspondant des Etats-
-Unis qui est de 5 tonnes par habitant. 

Consommation de charbon au Canada, 1910-1911. 

1910.  	 1911. 

Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 

. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	• • 	12,909,152  	11,323,388 
, 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	• • 	2,377,049  	1,500,639 
nadienne.. 	.. 	.. 	.. 	• •  	10,532,103  	9,822,749 
. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	10,597,982  	14,558,892 
arbon ne provenant pas 
. 	.. 	.. 	. 	. 	.. 	.. 	.. 	159,859  	133,943 

ladienne de Charbon im- 

• ' 	' • 	' • 	' • 	• • 	• • 	• - 	.......... 	10,438,123  	14,424,949 

tale de charbon au Ca- 
.. 	.. 	.. 	• • 	.. 	.. 	.. 	.......... 	20,970,226  	24,247,698 

CHARBON.-TABLEAU 7. 
Consommation de charbon an Canada, de 1886 à 1911. 

Année. Total. 
Pourcentage 
du charbon 
canadien. 

Pourcentage 
du charbon 

Importé. 

Consomma-
tion par 
habitant. 

Canadien. Importé. 

1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 

Tonnes. 
1,595,950 
1,848,365 
2,013,925 
1,992,988 
2,360,196 
2,606,490 
2,464,012 
2,823,187 
2,743,376 
2,467,109 
2,639,055 
2,799,977 
3,023,079 
3,631,882 
3,989,542 
4,912,664 
5,376,413 
6,005,735 
6,697,183 
7,032,661 
7,927,560 
8.617.352 
9,156,478 
8,913,376 

10,532,103 
9,822,749 

Tonnes. 
1,884,161 
2,192,260 
3,314,353 
2.490,931 
2,581,187 
2,980,222 
3,082,429 
3,110,462 
2,917,818 
2,933,752 
3,206,456 
3,124,485 
3,274,981 
4,092,361 
4,361,563 
4,810,213 
5,165,938 
5,491,870 
6,909,651 
7,343,880 
7,398,906 

10.549.503 
10,195,424 
9,711,826 

10,438,123 
14,424,949 

Tonnes. 
3,480,111 
4,040,625 
5,328,278 
4,483,919 
4,941.383 
5,586,712 
5,546,441 
5,933,649 
5,661,194 
5,400,861 
5,845,511 
5,924,462 
6,298,060 
7.724,243 
8,351,105 
9,722.877 

10,542,351 
11,507,605 
13,606,834 
14,376,541 
15,326,466 
19.166,855 
19,351,902 
18,625,202 
20.970.226 
24,247,698 

Tonnes. 
0.758 

 0 . 871 
1.137 
0.940 

 1.031 
1.153 
1.133 
1.198 
1.130 

 1.066 
1.140 

 1.143 
1  .200  
1.454 

 1.561 
1.797  
1 .895 
2.018 
2.325 
2.391 
2.477  
2 nu 
2.976 
2.779 
3.031 
3.388 
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Nouvelle-Ecosse. 

La production du charbon en Nouvelle-Ecosse en 1911 a été de 7,004,420 
tonnes, au lieu de 6,431,142 tonnes en 1910, ce qui représente une augmen-
tation de 573,278 tonnes, soit 9%. Le charbon exploité est exclusivement 
de la houille grasse et représente la production .de 14 compagnies dont une, 
la Dominion Coal Company a fourni 62% du total. 

Sur ce total on a vendu pour la consommation canadienne 5,462,828 
tonnes et 385,095 tonnes ont été exportées aux Etats-Unis, tandis que 236,609 
tonnes l'étaient en d'autres pays; 646,340 ont été employées par les houillères 
elles-mêmes et les ouvriers, et 273,548 tonnes ont été transformées en coke 
ou utilisées pour la fabrication de l'acier par les propriétaires des mines. 
D'ailleurs une - grande quantité (846,695 tonnes) du charbon vendu au Ca-
nada a été employée pour la fabrication de coke. 

Les 38 centièmes environ du charbon vendu au Canada l'ont été dans la 
province même. A peu près autant a été dans la province de Québec. Les 
provinces voisines, le Nouveau-Brunswick, l'Ile du Prince-Edouard et Terre-
neuve, consomment annuellement en moyenne 1,000,000 de tonnes, soit 144 
pour cent de la production actuelle. 

Il y a cinq bassins houillers principaux eans la province, le plus impor-
tant étant celui de Sydney dans le comté de ,Cape Breton. La production 
du comté de Cap Breton en 1911 a été de 5,302,477 tonnes, soit 75.7% de 
la production totale de la province ;le comté de Pictou a fourni 836,776 tonnes 
qu 12% du total; celui de Cumberland, 525,925 tonnes ou 7.5%; et le comté 
d'Inverness avec les autres comtés, 339,242 tonnes ou 4.8 pour cent du total. 

Les chiffres de la production annuelle du charbon en Nouvelle-Ecosse 
depuis 1872 sont donnés dans le tableau suivant en tonnes de 2,240 livres et 
en tonnes de 2,000 livres. Un autre tableau donne la production par comtés 
pendant ces six dernières années. L'année indiquée est l'année civile. 

Les chiffres publiés par le Service Provincial des Mines qui sont donnés 
pour l'année fiscale se terminant au 30 septembre, et le détail de la produc-
tion des houillères pour la même période et d'après le Rapport Provincial des 
Mines sont également donné ci-dessous; il en est de même de la production 
des houillères pendant les trois dernières années fiscales et de la distribution 
du charbon pendant la même période. 



Réserve 
à la fin de 

l'année. 

217,984 7,657 44,930 

Tonnes. 

23,514 
3,925 
3,269 
1,384 
1,438 

10,376 
802 

222 

Tonnes. 

2,696 

4,961 

Tonnes. 

125,840 
43,342 
7,602 

22,498 

3,731 
11,042 

410 

3,143 
297 

79 

Pour les 
locomotives 

Inven-
dable. 

CHARBON. 

Production et ventes de chaque compagnie en Nouvelle-Ecosse pendant l'année finissant le 30 sept. 1911 (tonnes de 2000 livres) 

Nom des compagnies. 
Consomma-
tion de la 
houillère. 

Fourni 
aux 

ouvriers. 
Production. Ventes. . 

Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 	Tonnes. 

	

4,360,113 	3,971,278 	246,112 	48,939 

	

848,762 	779,316 	33,556 	20,080 

	

214,871 	156,537 	42,827 	4,654 

	

522,297 	417,648 	83,898 	10,985 

	

183,416 	16,096 	18,664 	3,372 

	

326,577 	300,969 	20,300 	6,015 

	

293,000 	268,016 	38,049 	7,289 

	

4,129 	3,767 	96 	153 

	

32,571 	30,463 	1,887 	460 

	

53,751 	40,065 	9,690 	1,234 

	

46,135 	38,031 	8,798 	1,261 

	

61,019 	51,670 	3,120 	1,267 

	

374 	312 	25 	37 

	

5,023 	3,517 	2,164 	141 

	

1,419 	692 	608 	39 

6,953,457 	6,078,377 	509,894 	105,926 

Dominion Coal Co., Ltd.. 
Nova Scotia Steel & Coal Co.. Ltd.. .. 
Cumberland Railway & Coal Co., Ltd 
Acadia Coal Co.. .. 
Maritime Coal, Railway & Power Co.. 
Inverness Railway & Coal Co.. .. 
Int'ercolonial Coal Co.. .. 
Sydney Coal Co.. .. 
MacKay Colliery.. .. 
North Atlantic Collieries Co.. .. 
Port Hood Coal Co.. .. 
Minudie Coal Co.. .. 
Atlantic Grindstone & Coal Co.. .. 
Colonial Mining Co.. .. 
Great Northern Coal Co.. .. 



Production, 
en tonnes de 
2,000 livres. 

Vendu ou em- 
ployé, en ton- 
nes de 2,000 

livres. 

Consommation 
de la houillère, 
en tonnes de 
2,000 livres. 

CHARBON.-TABLEATJ 8. 

Nouvelle-Ecosse: Production totale, ventes, consommation de la houillère, quantité mise sur le marché. 

1872.. .. 
1873.. .. 
1874.. .. 
1875.. .. 
1876.. .. 
1877.. .. 
1878.. .. 
1879.. .. 
1880.. .. 
1881.. .. 
1882.. .. 
1883.. .. 
1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 
1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 
1894.. .. 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. .. 
1899.. .. 
1000.. 
1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 

Production, 
en tonnes de 
2,240 livres. 

880,950 
1,051,467 

872,720 
781,165 
709,646 
757,496 
770,603 
788,271 

1,032,710 
1,124,270 
1,365,811 
1,422,553 
1,389,295 
1,352,205 
1,502,611 
1,670,830 
1,776,128 
1,756,279 
1,984,001 
2,044,784 
1,942,780 
2,223,042 
2,250,631 
1,999,756 
2,292,675 
2,340,031 
2,262,656 
2,865,443 
3,298,791 
3,821,033 
4,725,480 
5,215,562 
5,131,985 

Vendu ou em- 
ployé, en ton. 
nes de 2,240 

livres. 

785,914 
881,106 
749,127 
706,795 
634,207 
687,065 
693,511 
688,624 
954,659 

1,035,014 
1,250,179 
1,297,523 
1,261,650 
1,254,510 
1,373,666 
1,519,684 
1,576,692 
1,555,107 
1,786,111 
1,849,945 
1,752,934 
1,977,543 
2,060,920 
1,793,098 
2,046,828 
2,044,672 
2,121,126 
2,633,989 
2,998,737 
3,411,127 
4,229,120 
4,565,720 
4,551,740 

Consommation 
de la houillère, 
en tonnes de 
2,240 livres. 

110,341 
108,398 
119,582 
124,110 
113,788 

98,841 
88,627 
84,787 
96,831 

107,888 
111,381 
111,949 
116,769 
127,624 
142,421 
139,777 
157,443 
158,131 
161,240 
174,983 
175,092 
205,425 
196,206 
193,639 
192,975 
181,716 
187,428 
177,460 
236,563 
301,434 
379,198 
481,903 
144,904 

Mis sur le mar- 
ché, en tonnes 

de 
2,240 livres. 

896.255 
989,504 
868,709 
830,905 
747,995 
785,906 
782,138 
773,411 

1,051,490 
1,142,902 
1,361,560 
1,409,472 
1,378,419 
1,382,134 
1,516,087 
1,659,461 
1,734,135 
1,713,238 
1,947,351 
2,024,928 
1,928,026 
2,182,968 
2,257,126 
1,986,737 
2,239,808 
2,226,388 
2,288,554 
2,811,449 
3,235,300 
3,712,561 
4,608,318 
5,047,623 
4,996,644 

986,664 
1,177,643 

977,446 
874,905 
794,804 
848,396 
863,075 
882,863 

1,156,635 
1,259,183 
1,529,708 
1,503,259 
1,556,011 
1,514,470 
1 ..682,924 
1,871,330 
1,989,263 
1,967,032 
2,222,081 
2,290,158 
2,175,913 
2,489,807 
2,520,707 
2,239,727 
2,537,706 
2,020,835 
2,584,175 
3,209,296 
3,694,646 
4,279 ; 557 
5,292,538 
5,841,429 
5,747,823 

880,224 
986,839 
839,022 
791,610 
710,312 
769,513 
776,732 
771,259 

1,069,218 
1,159,216 
1,400,200 
1,453,226 
1,413,048 
1,405,051 
1,538,506 
1,702,046 
1,765,895 
1,741,720 
2,000,444 
2,071,938 
1,963,286 
2,214,848 
2,308,231 
2,008,270 
2,202,447 
2,290,032 
2,375,661 
2,950,067 
3,358,585 
3,820,462 
4,736,614 
5,113,607 
5,097,949  

123,582 
121,406 
133,932 
139,003 
127,443 
110,702 
99,262 
94,961 

108,451 
120,834 
124,747 
125,383 
130,781 
142,939 
159,512 
156,550 
176,336 
177,107 
180,589 
195,981 
196,103 
230,076 
219,751 
216,875 
216,132 
203,522 
187,519 
138,775 
264,051 
337,606 
424,702 
539,731 
498,292 

1,003,806 
1,108,245 

972,954 
930,613 
837,755 
880,215 
875,994 
866,220 

1,777,669 
1,280,050 
1,524,947 
1,578,609 
1,543,829 
1,547,990 
1,698,018 
1,858,596 
1,942,231 
1,918,827 
2,181,033 
2,267,919 
2,159,389 
2,444,924 
2,527,982 
2,225,145 
2,508,570 
2,403,554 
2,563,180 
3,148,822 
3,623,536 
4,158,068 
5,161,316 
5,653,338 
5,596,241 

Prix par 
tonne de 

2,240 livres. 

$  C. 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
2 00 
2 50 
1 75 
2 00 
2 00 
2 00 

Valeur 
de la 

production. 

1,568,446 
1,731,632 
1,520,240 
1,454,084 
1,308,991 
1,375,339 
1,368,741 
1,353,469 
1,840,108 
2,000,079 
2,382,730 
2,466,576 
2,412,233 
2,418,735 
2,653,152 
2,904,057 
3,034,735 
2,998,167 
3,407,864 
3,543,624 
3,374,046 
3,820,194 
3,949,970 
3,476,790 
3,919,355 
3,806,170 
4,004,970 
5,622,808 
8,088,250 
6,496,982 
9,216,636 

10,095,246 
9,993,288 

Année. 

Mis sur le mar- 
ché, en tonnes 

de 
2,000 livres. 



Production, 
en tonnes de 
2,240 livres. 

Vendu ou em-
ployé,  enton-
nes de 2,240 

I 	livres. 

Consommation 
delahoullIère, 
en tonnes de 
2,240 livres. 

Missurlemar- 
Olé , en tonnes 

de 
2,240 livres. 

Production, 
en tonnes de 
2,000 livres. 

Vendu ou em- 
ployé, en ton- 
nes de 2,000 

livres. 

Consommation 
de I a houillère 
en tonnes de 
2,000 livres. 

Missurleinar- 
ché,en tonnes 

de 
2,000 livres.* 

Prix par 
tonne de 

2,240 livres. 

Valeur 
de la 

production: 
Année. 

1905.. .. 	 ... 5,197,877 
19061 	 ... 5,844,813 
1907* . 	 5,775,503 
1908.. 	 ... 6,076,330 
1909.. .. 	 ... 5,106,135 
1910.. .. 	 ... 5,817,109 
1911.. .. 	 ... 6,362,099 

4,613,818 
5,093,131 
5,236,077 
5,224,787 
4,524,029 
5,199,715 
5,676,857 

427,774 
460,891 
437,256 
576,509 
522,479 
542,376 
577,089 

5,041,592 
5,554,022 
5,673,333 
5,939,767 
5,046,508 
5,742,091 
6,253,946 

5,821,622 
6,546,191 
6,468,563 
6,805,489 
5,718,871 
6,515,162 
7,125,551 

5,167,476 
5,704,307 
5,864,406 
5,851,761 
5,066,912 
5,823,681 
6,358,080 

479,107 
516,198 
489,727 
645;690 
585,177 
607,461 
646,340 

5,646,583 
6,220,505 
6,354,133 
6,652,539 
5,652,089 
6,431,142 
7,004,420 

10,083,184 
11,108,044 
12;764,999 
13,364,476' 
11,354,643 . 

 12,919,705. 
14,071,379 

2 06 
2 00 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 
2 25 

OHARBON.-TABLEAU 8-suite. 
Nouvelle-Ecosse: Production totale, ventes, , consommation de la houillère, quantité mise sur le marché. 

* Ces chiffres sontobtenus en ajoutant aux ventes la consommation de la houillère. 

OHARBON.-TABLEAU 9. 
Nouvelle-Ecosie: Production houillère par comtés; en tonnes de 2,000 'livres, de' 1906à 1911; 

• 	CUMBERLAND. 	 PICTOU. 	 CAP 	BRETON. 	AUTRES PAYS. 	 Total. 
. 	 . 

	

Exploité: 	Vendu. 	Exploité. 	Vendu. 	Exploité. 	Vendu. 	Exploité. 	Vendu. 	Exploité.. 	Vendu. 

	

659,734 	566,308 	769,496 	657,310 	4,804,407 	4,221,293 	312,554 	259,396 	6,546,191 	5,704,307 

	

534,047 	445,288 	840,533 	729,043 	4,698,147 	4,346,180 	395,836 	343,895 	6,468,563 	5,864,406 

	

662,157 	530,648 	849,802 	678,025 	4,840,653 	4,267,346 	452,877 	375,742 	6,805,489 	5,851,761 

	

494;919. 	403,371 	743,860 	599,743 	4,081,333 	3,723,135, 	398,759 	340,663 	5,718;871 	5,066,912 

	

350,363 	288,706 	714,846 	588,678 	5,035,800 	4,571,347 	414,153 	374,950 	6,515,162 - 	5,823,681 

	

538,296 	436,125 	833,956 	691,852 	5,405,355 	4,917,902 	347,944 	312,201 	7,125,551 	6,358,080 

La rubrique "vendu" comprend la houille employée pour la préparation du coke et la fabrication de l'acier. 

Année. 



4,360,113 
848,762 

53,751 
32,571 

4,129 
5,023 

214,871 

183,416 

61,019 

1,419 
374 

522,297 
293,000 

326,577 

• 46,135 

3,119,556 
848,444 

81,292 
15,217 
5,301 

709 

421,437 
56,392 
55,620 
55,766 

7,936 
4,272 

721 
4,940 

1,490 

408,792 
327,576 

22,585 

296,546 
1,804 

106,669 

3,634,124 
936,710 
99,687 
19,136 
4,464 

15,625 

60,298 

{ 181,264 

61,037 

988 
239 

7,381 

397,962 
307,692 

310,528 

97,269 
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OHAIRBON.-TABLEMT 10. 

Nouvelle-Ecosse: Production par houillères pendant les années fiscales 1908- 
9, 1909-10, et 1910-11 (se terminant au 30 septembre). 

Houillère. 
1909. 

Tonnes de 
2,000livres. 

1910. 
Tonnes de 
2,000livres. 

1911. 
Tonnes de 

2,000livres. 

Comté de Cap Breton. 

eominion Coal Company.. .. 
Nova Scôtia Steel and Coal Co.. .. 
North Atlantic Collieries.. .. 
McKay Mining Company.. .. 
Sydney Coal Company.. .. 
Colonial Mining Co.. .. 

Comté de Cumberland. 

Cumberland Railway and Coal Co.. .. 
Maritime Coal, Railway, and Power Co., Chignecto 

dé 	 fi 	 di 	Joggins.. 
Minudie Coal Co.. .. 
Strathcona Coal Co.. .. 
Great Northern Coal Co.. .. 
Atlantic Grindstone and Coal Co.. .. 
Eastern Coal Co.. .. 

Comté de Colchester. 

Colchester Coal Co.. .. 

Comté de Pictou. 

Acadia Coal Co.. .. 
Intercolonial Coal'Co.. 
M..rsh colliery.. 

Comté d'Inverness. 

Inverness Coal and Railway Co.. 
Mabou Coal Co.. .. . 
Port Hood Coal Co.. .. 



CHARBON. - TABLEAU 11. 

Nouvelle-Ecosse : Distribution du charbon vendu. 

ANNÉES FISCALES FINISSANT LE 30 SEPTEMBRE. 

Destination. 1911. 1907. 1908. 1909. 1910. 

Tonnes de 
2,000 livres. 

Pour Tonnes de Pour Tonnes de Pour Tonnes de Pour Tonnes de Pour 
cent. 2,000 livres. cent. 2,000 livres. cent. 2,000 livres. cent. 2,000 livres. cent. 

Nouvelle-Ecosse - 
Transporté par terre. . . . . . . . 	. . 

CC 

Total en Nouvelle-Ecosse 	. 
Nouveau-Brunswick 	. . . . 	. . 
lie du Prince Edonard.. 
Province de Québec.. .. 
Terreneuve.. 
Etats-Unis.. 

Saint-Pierre.. 
Charbon pour navires.. .. 
Autres pays.. 

	

1,740,736 30 . 80 	1,804,377 29 . 37 	1,642,716 31 . 77 	1,681,052 30 . 65 	2,007,192 32 . 25 
322,773 	5.71 	380,332 	6.19 	339,462 	6.57 	342,787 	8.25 	354,514 	5.70 

	

2,063,509 36 . 51 	2,184,709 35 . 56 	1,982,178  38.34 	2,023,839 36 . 90 	2,361,706 37 . 95 

	

478,383 	8.46 	571,570 	9.30 	607,9613 11 . 76 	594,288 10 . 84 	606,582 	9.74 

	

86,792 	1.54 	70,931 	1.15 	88,365 	1.71 	89,031 	1.62 	90,314 	1.45 

	

 
1,914,743 33 . 88 	2,293,352 37 . 33 	1,689,876 32 . 69 	2,001,382 36 . 49 	2,315,971  37.22 

	

164,082 	2.90 	231,909 	3.77 	174,998 	3.39 	19,224 	3.62 	206,299 	3 . 32 

	

690,269 12.21 	559,592 	9.11 	359,224 	6.95 	325,548 	5.93 	372,177 	5 . 98 

	

2,910 	0.05 	 

	

8,502 	0.15 	 

	

9,976 	0.16 	11,463 	0.22 	8,405 	0.15 	10,107 	0.16 

	

 
229,121 	4.05 	216,554 	3.53 	254,681 	4.92 	243,807 	4.45 	229,243 	3.68 

	

 
13,981 	0.25 	5,261 	0.09 	846 	0.02 	 1.30,841 	0.50 

5,652,292 100 . 00 	6,143,854 100 . 00 	5,169,599 100 . 00 	5,484,524 100 . 00 	6,223,240 100 . 00 

Tonnes. Pour cent. 

	

* Pour transports provisoires . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. 	28,610 	0.46 

	

 
Autres pays. . . . ., . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. 	2,231 	0.04 

 , 
30,841 	0.50 



Compagnie. 

Dominion Coal.. . • • • • • • • • • • • 
Nova Scotia Steel and Coal Co.. ... 

Cumberland  Railway and Coal Co... 
Acadia Coal Co.. .. .. • • • • • • • . 
Intercolonial Coal Co.. .. .. • • • • 

Mar. Coal, Ry. and Power  Co., Joggins. 

Inverness Railway and Coal Co.. .. 
Mar. Coal, Ry. and P. Co., Chig,necto 
Sydney Coal Co.. .. .. • • • • • • 
Mackay Mining Co.. .. 
North Atlantic Collieries.. .. 
Port Hood Coal Co.. .. 
Great Northern Coal Co.. .. 
Minudie Coal Co.. 
Atlantic Grindstone and Coal Co... 
Colonial Coal Co.. .. 

CHEVAUX 

85 
4 

/8 
31 
12 

6 
6 
1 
1 
3 
7 
4 

3 

182 

74' 
&I>  

411 	5  
.5. 

o 
e  

269 
274 
293 
291 
295 
293 
297 
174 
168 
293 
266 
183 
67 

246 
102 
300 

514 
110 

40 
47 
33 
12 
28 

3 
13 

5 

1 

810 

Nombre  et catégories d'ouvriers employés à chaque mine en Nouveile-tcosse pendant l'année finissant le 90  septembre 1911. 

	

AU FOND. 	 A LA SURFACE. 	CONSTRUCTION. 	TOTAL. 

g 	ti 	É 	 v. 	',5"  
..1., 	Z. 	â 	cl 	 .512 	7" 

	

'g' 'il 	e-e.." 	É 	-... .à.' 	g 

	

CD 	 • 	e 	e 	2 	C, 	g 	2 	â 
ol• 	, 

	

2,729 	1,565 	269 1,339,746 	526 	380 	61 	255,469 ..... 	.... 	5,530 1,595,215 

	

1,050 	803 	205 	530,896 	146 	205 	33 	111,816 ..... 	....  	2,442 	642,712 

	

259 	296 	32 	168,883 	87 	120 	5 	62,672 	2 	2 	838 	803 	232,393 

	

343 	354 	82 	251,538 	90 	275 	19 	136,940 ..... 	....  	1,163 	388,478 

	

.349 	152 	84 	149,756 	92 	114 	26 	57,732 	1 	1 	499 	819 	207,987 

	

269 	83 	7 	106,125 	21 	49 	11 	24,086 	 ....  	440 	130,210 

	

312 	130 	21 	137,723 	42 	43 	11 	29,161 	..... 	....  	559 	166,886 

	

29 	8 	3 	10,357 	.6 	5 	2 	3,224 	..... 	....  	53 	13,581 

	

6 	2  	1,759 	1 	2 ..... 	694 	1 	3 	64 	15 	2,517 

	

36 	13  	14,506 	5 	8 ..... 	4,174 	1 	3 	254 	66 	18,934 

	

70 	29 	16 	32,623 	12 	32 	7 	13,477 ..... 	....  	166 	46,099 

	

196 	37 	5 	22,872 	15 	21 	3 	9,973 • . .. 	....  	277 	32,845 

	

4 	1  	, 	1,099 	1 	2 ..... 	688 	2 	7 	662 	11 	2,449 

	

92 	16 	15 	31,114 	14 	14 	4 	9,504 	1 .... 	490 	156 	41,058 

	

2  	288 	2  	 380  	 4 	668 

	

9 	2  	3,249 	4 	2 	1 	1,868  	..  	18 	5,117 
----. 

	

5,755 	3,491 	739 2,802,534 1,064 1,272 	183 721,858 	S 	0 2,757 	12,522 3,527,149 
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Nouveau-Brunswick. 

La production de houille dans cette province provient du bassin houiller 
de Grand Lake, dans le comté de' Queens, où on exploite d'une manière inter-
mittente un nombre relative-hi-élit grand de mines peu importantes. Les pro-
priétaires n'ont donhé des informations que sur 50% de la production. 

Le Service provincial "the  of Works," estime la production 
en 1911 à 53,781 tonnes. En y ajoutant 2,000 tonnes pour la consommation 
des houillères, des ouvriers, etc., la production -atteint 55,781 tonnes, c'est-à-
dire demeure la même qu'en 1910. 

CHARBON. - TABLEAU 12. 

Production de charbon au Nouveau-Brunswick. 

Année. 
Valeur 

Valeur. 	par 
tonne. 

Valeur 
par • 

tonne. 
Année. Tonnes. Tonnes. Valeur. 

1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 

$ cts. 
10,000 	15,000 	1 50 
17,630 	51,857 	2 94 
18,795 	39,680 	2 11 
16,000 	40,000 	2 50 
9,11 	18,224 	2 00 

29,400 	58,800 	2 00 
34,076 	68,152 	2 00 
34,584 	77,814 	2 25 
60,000 	135,000 	2 25 
49,029 	98,496 	2 25 
55455 	110,910 	2 00 
55,781 	111,562 	2 00 

$ cts. 

	

10,040 	23,607 	2 35 	1900 

	

5,730 	11,050 	1 93 	1901 

	

5,673 	11,733 	2 07 	1902 

	

7,110 	13,850 	1 95 	1903 

	

5,422 	11,030 	2 03 	1904 

	

6,768 	9,375 	1 39 	1905 

	

6,200 	9,837 	1 59 	1906 

	

6,469 	10,264 	1 59 	1907 

	

9,500 	14,250 	1 50 	1908 

	

7,500 	11,250 	1 50 	1909 

	

6,000 	9,000 	1 50 	1910 

	

6,160 	9,240 	1 50 	1911 

	

10,528 	15,792 	1 50 

, 
On a reçu des données. de 16 houillères différentes en 1911 et elles mon-

trent une production totale.1  de .206,779 tonnes de lignite valant $347,248, 
soit une augmentation de 25,623 tonnes, ou de 14 pour cent, sur la produc-
tion indiquée en 1910. 

De cette quantité 198,768 tonnes ont été vendues et consommées au Ca-
nada et 8,011 tonnes ont été utilisées par le houillères et leurs ouvriers. 

Jusqu'ici les gisements de Estevan et de Souris dans le sud de la pro-
vince ont seuls donnés et leur produit est utilisé pour la consommation locale 
dans la Saskatchewan et le Manitoba. 

En 1911 une nouvelle mine a été ouverte sur la 60e section du canton 
10 du 28e rang, à l'ouest du second méridien, à environ 40 milles au sud de 
Moosejaw et à 115 milles .à l'ouest du bassin de Estevan, par la Consumers 
Coal Co. Ltd., de Moosejaw. Ce district n'a pas encore de chemin de fer 
et le charbon produit est utilisé sur place. L'usine actuelle produit 75 tonnes 
par jour. Aussitôt qu'on aura établi un chemin de fer la compagnie exploi-
tante se propose d'installer une usine susceptible de fournir 500 tonnes par 
jour. 

I Accrue depuis de 1400 tonnes valant $2.600. 

Saskatchewan. 



200 

5,400 
8,325 

115,051 
15,769 
16,706 
25,000 
25,000 
25,000 
40,500 

200 

9,325 
12,485 
15,153 
31,538 
25,059 
37,500 
37,500 
37,500 
60,750 

$ cts. 
1 00 

1 73 
1 50 
1 01 
2 00 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
1 50 
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Les principales mines dans le bassin d'Estevan sont celles de la Western 
Dominion ,Collieries Ltd et de la Manitoba and Saskatchewan Coal Company, 
chacun produisant annuellement environ 100,000 tonnes. On. • peut encore 
citer celles de la" Estevan Coal and Brick Co.," de la " Maple Leal Mine 
Ltd ", de la " Excelsior Coal Mining Co.," de Geo. Parkinson, de Bastien 
and Sons et de la Kelly Mine. 

CHARBON. - TABLEAU 13. 

Production annuelle de la Saskatchewan. 

Année. Année. 

Valeur 
moyenne 

par 
tonne. 

Valeur 
moyenne 

par 
tonne. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	• 
1894 	 
1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 

1901 	 
1902 	 
1903 	 
1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

$ cts. 

	

45,000 	72,000 • 	1 60 

	

70,400 	112,640 	1 52 

	

116,703 	169,618 	1 45 

	

124,885 	187,021 	1 50 

	

107,596 	152,334 	1 42 

	

108,398 	164,146 	1 51 

	

151,232 	252,437 	1 67 

	

150,556 	253,790 	1 69 

	

192,125 	296,339 	1 54 

	

181,156 	293,923 	1 62 

	

206,779 	347,248 	1 68 

t Y compris une petite quantité, provenant du district de Turtle Mountain, Ma-
nitoba. 

Alberta. 

Depuis 1899 la production du charbon a annuellement augmenté dans 
l'Alberta et dans des conditions normales la production en 1911 aurait dû 
être supérieure à ce qu'elle était en 1910. La fermeture des houillères les 
plus importantes dans le sud de la province pendant près de huit mois, par 
suite d'une grève de mineurs déjà signalée, a causé une notable diminution 
en 1911. La production de charbon pour la vente a atteint, d'après les rap-
ports reçus de propriétaires des mines, 1,511,036 tonnes valant $3,979,264, 
soit en moyenne $2.63 la tonne au lieu de 2,894,469 tonnes valant $7,065,736 
en 1910, ce qui représente une diminution de 1,383,433 tonnes ou 48%. Cette 
province est la seule où l'on exploite de l'anthracite au Canada; on en a re-
tiré 90,460 tonnes en 1911; les autres charbons sont la houille grasse et le 
lignite. Sur l'ensemble de la production, 1,304,778 tonnes ont été vendues 
pour la consommation canadienne et 40,804 tonnes pour l'exportation. Les 
houillères ont employé 103,783 tonnes sur place et pour leurs ouvriers, et 
61,591 tonnes ont été transformées en coke. En 1910 on avait vendu au Ca-
nada 2,309,438 tonnes et exporté aux Etats-Unis 243,371 tonnes ; les houil-
lères avaient employé 145,410 tonnes sur place et pour leurs ouvriers et 196, 
250 tonnes avaient été transformées en coke. 



1,511,036 165,374 
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Le tableau suivant donne la production de 21 des principales compagnies 
exploitantes. La plupart n'ont travaillé que 3 ou 4 mois dans l'année et leur 
production n'a été qu'un tiers de ce qu'elle aurait dû être. Ces 21 compa-
gnies ont produit 1,003,035 tonnes tandis que 14 autres compagnies qui ont 
produit plus de 10,000 tonnes chacune mais ont refusé l'autorisation de pu-
blier les chiffres les concernant, ont fourni ensemble 310,441 tonnes. Ceci 
montre que 87 centièmes de la production totale ont été fournis par 35 com-
pagnies exploitantes qui ont produit chacune plus de 10,000 tonnes. 

Production du charbon dans l'Alberta en 1911, en tonnes de 2000 livres. 

Nom des Compagnies. 
Journées 

de 
travail. 

Total 
des 

Ventes. 

Total 
employé à 
la mine.* 

Production 
totale. 

The Davenport Coal Co., Burmis.. 
The Hillcrest Coal and Coke Co., Hillcrest. 
Leitch Collieries Ltd., Passburg.. 
Maple Leaf Coal Co., Bellevue.. 
Canadian Coal Consolidated Co.,  Frank. 
West Canadian Collieries, Blairmore mine. 

“ 	 " 	Lille 
et 	

" 	 Bellevue 
International Coal and Coke Co., Coleman. 
The Canmore Coal Co., Canmore.. 
Bankhead Mines, Ltd., Bankhead.. 
Jasper Park Colliedes, Pocahontas.. 
Breckenridge & Lund Coal Co., Lundbreck. 
Alb. Railway &  Irrigation  Co., Lethbridge. 
Eureka Coal Co., eaber.. 
Rock Springs ,Sootless Coal Co., Taber.. . 
Red Cliff Brick and Coal Co., Redcliff... 
Round Hill Collieries, Round 
Edmonton 'Standard Coal Co., Edmonton. 
Ritchie Coal Co., Edmonton.. .. 
Messrs. Love & Cameron, Edmonton.. ... 
Alberta Coal Mining Co., Edmonton.. .. 
Cardiff Collieries, Ltd., Cardiff.. 

104 	21,669 	300 	21,969 
168 	44,664 	4,025 	48,689 
153 	52,315 	2,310 	54,625 
144 	13,150 	1,138 	14,288 

86 	24,912 	12,514 	37,426 
122 } 
89 	79,604 (c ) 36,107 	115,711 
30 

100 	92,869 (d)46,158 	139,027 
32 	26,673 	2,105 	28,778 
77 (a) 78,609 (6)11,851 	90,460 
96 	10.619 	350 	10,969 

952 	43,482 	1,123 	44,605 
104 	131,859 	7,041 	138,900 
273 	12,914 	2,430 	15,344 
264 	20,543 	3,000 	23,543 
268 	17,652  	17.652 
144 	12,825 	137 	12,962 
300 	29,300 	900 	30.200 
168 	10,000 	550 	10,550 
300 	10,000 	50 	10,050 
200 	33,708 	2,500 	36,208 
300 	99,879 	.1.200 	101,079 

14 autres compagnies, ayant produit cha- 
cune plus de 10,000 tonnes.. .. 

Autres compagnies, ayant produit moins 
de 10,000 tonnes.. .. 

	

867,246 	135,789 	1,003,035 

	

290,527 	19,914 	310,441 

	

187,889 	9,671 	197,560 

Production totale à l'Alberta. 1,345,662 

* Y compris la consommation pour les chaudières, les ouvriers, etc. 
(a) " 	47.308 tonnes de briquettes. 
(b) " 	892 	" 
(c) " 23,754 tonnes transformés en coke. 
(d) " 	37,837 	" 	 le 
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Le tableau suivant donne la production annuelle de charbon dans l'Al-
berta depuis 1887. 

CHARBON. - TABLEAU 14. 

Alberta: Production annuelle. 

.Année. Année. 

Valeur 

moyenne 

Par 
tonne. 

Valeur 
moyenne 

par 
tonne. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

$ ets. 
2 13 
1 59 
1 85 
1 54 
2 51 
2 57 
2 55 
2 56 
2 25 
2 78 
2 60 
2 50 
2 50 

1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 

74,152 
115,124 

97,364 
128,753 
174,131 
178,970 
230,070 
184,940 
169,885 
209,162 
242,163 
315,088 
309,600  

157,577 
183,354 
179,640 
198,298 
437,243 
460,605 
586,260 
473,827 
382,526 
581,832 
630,408 
788,720 
774,000 

1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 
1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

311,450 
340,275 
402,819 
495,893 
661,732 
931,917 

1,246,360 
1,591,579 
1,685,661 
1,994,741 
2,894,469 
1,511,036 

778,625 
850,687 
960,601 

1,117,541 
1,404,524 
1,993,915 
2,614,762 
3,836,286 
4,127,311 
4,838,109 
7,065,736 
3,979,264 

$ cts. 
2 50 
2 50 
2 38 
2 25 
2 12 
2 14 
2 10 
2 41 
2 4.5 
2 43 
2 44 
2 63 

Colombie Britannique. 

Les mêmes raisons qui ont provoqué une importante baisse dans la pro-
duction du charbon dans l'Alberta l'ont aussi produite en Colombie Britan-
nique. Les mines du district de Crowsnest, Nootenay Est ont été fermées 
pendant huit mois, d'avril à novembre, ainsi que celles du sud-ouest de la 
Colombie par suite de l'impossibilité pour les propriétaires des mines et les 
"Labour Unions" de trouver un terrain d'entente pour la question des sa-
laires et des conditions de travail. 

La production totale en 1911 a été de 2,542,532 tonnes valant $7,945,413, 
au lieu de 3,330,745 tonnes valant 810,408,580 en 1910, ce qui représente 
une diminution de 788,213 tonnes, soit 24%. 

Une bonne partie du charbon exploité en Colombie est annuellement ex-
porté. Les exportations ont atteint en 1910 près de 40% de la production 
totale, tandis que la quantité transformée en coke en représentait plus de 
11%. Le résultat de la fermeture des mines de Croivsnest Pass, Hosmer et 
Corbin a été de diminuer considérablement la quantité de coke produite, cau-
sant ainsi une diminution dans la production des usines métallurgiques du 
district frontière et à Trail. On a également exporté beaucoup moins de 
charbon, à peine plus de la moitié de ce qui avait été exporté en 1910. 
D'autre part la quantité de charbon vendu au Canada a notablement aug-
menté malgré la concurrence très vive faite par les huiles de pétrole sur la 
côte. 1,536,957 tonnes, soit 60% du total, ont été vendues en 1911 pour la 
consommation canadienne au lieu de 1,400,405 tonnes, soit 42% en 1910; 
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642,754 tonnes, soit 25%, ont été exportées aux Etats-Unis au lieu de 1,248, 
483 tonnes ou 37.5%, en 1910, et 43,465 tonnes ont été exportées en d'autres, 
pays au lieu de 67,525 tonnes en 1910. La quantité de houille transformée . 

 en coke à la mine a été de 117;215 tonnes, soit seulement 4.6% de la produc-
tion totale, tandis qu'elle avait été de 379,823 tonnes ou 11.4% en 1910. Les 
houillères elles-mêmes ont employé sur place et pour leurs ouvriers 202,411 
tonnes ou 8% de la production totale, au lieu de 234,439 tonnes en 1910. 

La production des houillères du littoral situés sur l'île de Vancouver 
est séparée de celle des houillères de East Kootenay et de la Nicola Valley, 
dans le tableau suivant. La production totale de houille sur l'île de Van-
couver en 1911 a été de 1,789,530 tonnes, au lieu de 1,627,810 tonnes en 
1910, et celle des districts de la Crow's Nest P FISS et de la Nicola Valley a été 
de 753,002 tonnes, au lieu de 1,702,935 tonnes en 1910. Dans ces deux der-
niers districts on a vendu au Canada 348,188 tonnes, au lieu de 384,584 
tonnes en 1910, ce qui ne présente qu'une faible diminution, tandis que les 
exportations sont tombées de 845,113 tonnes à 237,219 tonnes, soit de près 
de 72%. 

Charbon. 

Vendu pour la consom- 
mation canadienne, .. 

Exporté aux Etats- 

Exporté en d'autres 

Total des ventes'. . . 

Transformé en, coke.... 
Employé à la mine.... 

Production..  

Littoral. 

1,015,821 

403,370 

67,525 

1,486,716 

5,230 
135,864 

1,627,810 

1910. 

Crowsnest 
et Nicola 
valley. 

Tonnes de 
2,000 livres. 

384,584 

845,113 

Total. 

1,400,405 

1,248,483 

67,525 

2,716,413 

379,892 
234,440 

3,330,745 

Littoral. 

1,188,769 

405,535 

43,465 

1,637,769 

151,761 

1,789,530 

1911. 

Crowsnest 
et Nicola 

valley. 

2,000 livres. 
Tonnes de 

348,18$ 

237,219 

585,407 

117,215 
50,380 

753,002 

Total. 

1,536,957 

642,75_4 

43,465 

2,223,176 

117,215 
202,141 

2,542,532 

1,229,697 

374,662 
98,576 

1,702,935 

La production de houille en Colombie en 1910 et 1911 est donnée dans 
les tableaux suivants ainsi que la production annuelle de charbon depuis 
1836. La production totale à la fin de 1911 était de 42,649,441 tonnes, dont 
22,617,371 tonnes, soit 53%, ont été produites pendant ces dix dernières 
années. 



Production 

totale. 

1,726 
2,300 

32,782 
2,000 

Total. 

382,347 
132,494 

31 
317,501 
397,112 
163,647 

1,613 
67,549 

184,182 
18,245 

149,577 
65,024 
10,721 
79,152 
5,384 

10,400 

22,279 

2,069 

4,328 

6,503 

140,162 
94,049 

31 
62,494 
42,640 
22,709 

1,909 
123,377 
51,519 

34,998 

34,332 
30,833 

1,385 
14,591 
39,250 
11,441 

669 
3,000 
6,752 

823 
13,709 
9,198 

11,450 
2,567 

483 

1. Protection.. .. 
North field..........  
Douglas. 

2. Extension.. 

3. Fiddick and Richardson. 
Suquash.. 	. 

4. New East Wellington.. 
5. Middlesboro.. 
6. Princeton.. .. 
7. Coal Creek*.. 

Michel*.. 
8. Hosmer*.. 
9. Corbin.. 

10. Diamond 
Corbin............ 

11.
 

Coal 
12. West Wellington.. .. . 

C
I
-
  9

Z6
6Z

 

Mine. 

Production du charbon en Colombie Britannique en 1911, en tonnes de 2,240 livres. 

Canada. 

VENTES. 

Autres 
pays. 

Transformé 

en coke. 

Employé 

à la mine. 

Perte 

au lavage.  

RÉSERVES. 

Commence-
ment de 
l'année. 

Etats-Unis. 
Fin de 

l'année. 

	

9,712 	4,942 	411,909 

	

1,945 	470 	161,852 
1,416 

	

1,981 	1,465 	331,576 

	

22,515 	23,488 	437,335 

	

30,829 	38,510 	205,048 
2,282 

	

100 	400 	72,918 

	

259 	615 	191,290 
t23,396 

	

1,529 	Ill 	206,556 

	

159 	18 	114,384 

	

3,388 	1,687 	46,638 
81,719 

5,384 
10,883 

	

90 	298 	208 

44,688 
40,303 
19,665 

240,459 
36,145 

255,007 
321,690 
138,938 

1,613 
67,549 

184,182 
16,336 
26,200 
13,505 
10,721 
44,154 

5,384 
10,400 

35,179 Total.. .. 	. 1,372,283 573,888 38,808 1,984,979 104,656 180,483 72,507 	72,004 2,304,794 

* N'ont fonctionné que pendant trois mois par suite d'une grève. 
1. The Western Fuel Co. 
2. The Canadian Collieries (Dunsmuir), Ltd. 
3. Pacifie Coast Coal Mines, Ltd. 
4. The Vancouver-Nanaimo Coal Mining Co., Ltd. 
5. Nicola Valley Coal and Coke Co., Ltd. 
6. Princeton Coal and Land Co., Ltd. 

7. Crowsnest Pass Coal Co., Ltd. 
8. Hosmer Mines, Ltd. 
9. Corbin Coal and Coke Co., Ltd. 

10. Diamond Vide Colliieries, Ltd. 
11. The Inland Coal and Coke Co., Ltd. 
12. Biggs Bros. 
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totale. 

10,583 
6,535 

25,873 
17,299 

43,812 
70,790 
11,602 

11,073 

31,439 
28,495 
12,467 
37,355 
10,305 

1,000 

2,987 
300 

29,756 
28,500 

22,086 
1,981 

100 
100 

Production du charbon en Colombie Britannique en 1910, en tonnes de 2,240 livres. 

RÉSERVES. VENTES. 

Total. 

Mine. 

Canada. Autres 
pays. 

Transformé 

en coke. 

Employé 

à la mine. 

Perte, 

au lavage. Commence-
ment de 
l'année. 

Etats-Unis. 
Fin de 

l'année. 

4,670 

118,432 
147,134 

68,953 

1. Protection.. .. 	1 
N.orthfield.. 

2. Extension.. .. 	1 
Union.. .. 

3. Fiddick.. 	 1 
Suquash.. 	 f 

4. New East Wellington.. 
5. Middlesboro.. 
6. Princeton.. .. 
7. Coal Creek.. 	. 

Carbonado.. .. 	. 
8. Ffosmer.. 
9. Corbin.. .. 

10. Diamond Vale.. .. 
11. Coal Hill.. ...  

	

187,923 	133,360 

	

36,035 	77,776 

	

251,208 	72,920 

	

308,266 	48,623 

	

92,701 	27,473 

	

766 	 

	

29,542 	 

	

138,681 	 

	

6,278 	3,570 

	

41,110 	431,772 

	

77,290 	204,525 

	

54,098 	 

	

10,080 	114,790 

	

2,261 	 

	

2,200 	 

331,866 
120,346 
324,128 
382,762 
137,473 

766 
20,542 

138,681 
9,848 

472,882 
281,815 

54,098 
124,870 

2,261 
2,200 

	

8,327 	9,711 	364,689 

	

2,605 	1,945 	148,181 

	

1,906 	1,981 	380,482 

	

6,986 	20,835 	518,426 

	

13,238 	25,829 	171,971 

	

1,050 	2,123 	2,839 

	

200 	100 	29,442 

	

440 	259 	141,487 

	

t 1,720 	11,868 

	

36 	1,530 	622,564 

	

27 	159 	457,581 

* 	1'  

	

1,475 	3,388 	158,123 
126,581 

	

70 	2,431 
2,300 

60,290 Total.. .. 1,238,439 1,114,809 2,413,538 330,189 206,871 146,277 36,290 I 69,650 3,139,235 

'" Fermée. t Charbon extrait et non vendu. 
1. The West'ern Fuel Co. 
2. The Canadian Collieries (Dunsmuir), Ltd. 
3. Pacifie Coast Coal Mines, Ltd. 
4. The Vancouver-Nanaimo Coal Mining Co., Ltd. 
5. Nicola Valley Coal and Coke Co., Ltd. 
6. Princeton Coal and Land Co., Ltd. 

7. Crowsnest Pass Coal Co., Ltd. 
S. Hosmer Mines, Ltd. 
9. Corbin Coal and Coke Co., Ltd. 

10. Diamond Vale Colli'eries, Ltd. 
11. Coal Hill Syndicate. 



Année. 

1836-52..  
1852-59..  
1859$.. 
1860 ... . . 
1861.. . . . 
1862.. . . . 
1863.. . . . 
1864 ... . . 
1865.. . . 
1866.. . . . 
1867 ... . . 
1868.. . 
1869.. . 
1870.. . . . 
1871-2-3.. 
1874.. . . . 
1875 ... . . 
1876 ... . . 
1877 . . 
1878.. . 
1879.. . . . 
1880 . 
1881.. . 
1882 . . . 
1883.. . . . 
1884 . 
1885.. . 
1886.. . . . 
1887.. . 
1888.. . 
1889 . 
1890.. . . . 
1891 ... 
1892.. . . . 
1893 . 
1894 . . . 
1895 . 
1896.. . 
1897.. . . . 
1898 . 
1899.. . 
1900_- 
1901 
1902 . 
1903 .... . 
1904 . . . 
1905 ... . . 
1906.. . 
1907 ..... 
1908.. . 
1909.. . 
1910, . 
1911 ... . . 
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CHARBON. - TABLEAU 15. 
Colombie Britannique: Production. 

PRODUCTION.* 
Production 

totale en 
tonnes de 

2,240 livres. 

Consommation 
locale 

en tonnes de 
2,240 livres. 

Exporté 
2,240 livres. Tonnes de 

2,240 livres. 
Tonnes de 

2,000 livres. 

Prix 
par tonne 

de 2,240 
livres. 

Valeur. 

10,000 
25,398 

1,989 
14,247 
13,774 
18,118 
21,345 
28,632 
32,819 
25,115 
31,239 
44,005 
35,080 
29,843 

148,459 
81,547 

110,145 
139,192 
154,052 
170,846 
241,301 
267,595 
228,357 
282,139 
213,299 
394,070 
365,596 
326,636 
413,360 
489,301 
579,830 
678,140 

1,029,097 
826,335 
978,294 

1,012,953 
939,654 
894,882 
802,296 

1,136,485 
1,306,324 
1,590,178 
1,691,557 
1,641,626 
1,450,663 
1,685,698 
1,736,696 
1,899,076 
2,219,602 
2,111,931 
2,388,196 
3,152,207 
2,304,794 

25,023 
31,252 
17,856 
24,311 
26,166 
40,294 
46,513 
40,191 
56,161 
64,786 
87,388 
95,227 
85,987 
99,216 

115,953 
124,574 
177,075 
202,697 
196,223 
207,851 
165,776 
188,349 
261,984 
290,310 
375,423 
526,058 
685,667 
799,666 
837,871 
947,499 

1,129,465 
1,089,667 
1,236,476 
1,438,402 
1,486,511 
1,585,232 
1,798,873 
1,657,422 

	

$ cts. 	$ 

	

11,200 	4 00 	40,000 

	

28,446 	4 00 	101,592 

	

2,228 	4 00 	7,956 

	

15957 	4 00 	56,988 

	

15,427 	4 00 	55,096 

	

20,292 	4 00 	72,472 

	

23,906 	4 00 	85,380 

	

32,068 	4 00 	114,528 

	

36,757 	4 00 	131,276 

	

28,129 	4 00 	100,460 

t 34,988 

	

4 00 	124,956 

	

49,286 	4 00 	176,020 

	

40,098 	4 00 	143,208 

	

33,424 	4 00 	119,372 

	

166,274 	4 00 	593,836 

	

56,038 	81,061 	90,788 	3 00 	243,183 

	

66,392 	97,644 	109,361 	3 00 	292,932 

	

1- 122,329 	140,185 	157,007 	3 00 	420,555 

	

115,381 	139,692 	156,455 	3 00 	419,076 

	

164,682 	190,848 	213,750 	3 00 	572,544 

	

192,096 	232,390 	260,277 	3 00 	697,170 

	

225,849 	272,362 	305,045 	3 00 	817,086 

	

189,323 	229,514 	257,056 	3 00 	688,542 

	

232,411 	288,572 	323,201 	3 00 	865,716 

	

149,567 	214,353 	240,075 	3 00 	643,059 

	

306,478 	393,866 	441,130 	3 00 1,181,598 

	

237,797 	333,024 	372,987 	3 00 	999,072 

	

249,205 	335,192 	375,415 	3 00 1,005,576 

	

334,839 	434,055 	486,142 	3 00 1,302,165 

	

365,714 	481,667 	539,467 	3 00 1,445,001 

	

443,675 	568,249 	636,439 	3 00 1,704,747 

	

508,270 	685,345 	767,586 	g 00 2,056,035 

	

806,479 	1,009,176 	1,130,277 	3 00 3,027,528 

	

640,579 	836,802 	937,218 	3 00 2,510,406 

	

768,917 	976,768 	1,093,980 	3 00 2,930,304 

	

827,642 	993,418 	1,112,628 	3 00 2,980,254 

	

756,334 	944,683 	1,058,045 	3 00 2,834,049 

	

634,23 8 	896,222 	1,003,769 	3 00 2,688,666 

	

619,860 	910,170 	1,019,390 	3 00 2,730,510 

	

752,863 	1,128,286 	1,263,680 	3 00 3,384,858 

	

751,711 	1,277,769 	1,431,101 	3 00 	3,833,307 

	

914,184 	1,599,851 	1,791,833 	3 00 4,799,553 

	

914,163 	1,713,829 	1,919,488 	3 00 5,141,487 

	

776,809 	1,614,680 	1,808,441 	3 00 4,844,040 

	

549,449 	1,496,948 	1,676,581 	3 00 4,490,844 

	

533,593 	1,663,058 	1,862,625 	3 00 4,989,174 

	

647,343 	1,737,010 	1,945,452 	3 00 5,211,030 

	

679,829 	1,916,305 	2,146,262 	3 00 5,748,915 

	

673,114 	2,111,516 	2,364,898 	3 50 7,390,306 

	

597,157 	2,083,668 	2,333,708 	3 50 7,292,838 

	

741,667 	2,326,899 	2,606,127 	3 50 8,144,147 

	

1,175,007 	2,973,880 	3,330,745 	3 50 10,408,580 

	

612,696 	2,270,118 	2,542,535 	3 50 7,945,413 

De 1836 à 1873, inclusivement, 
la quantité exploitée est don-
née comme production ( quan- I 
tité mise sur le marché) . 

* Ces chiffres sont obtenus en ajoutant la consommation locale et les exportations. 
t 52,935 tonnes ont été exportées. 
t Deux mois seulement. 



196 

Le résumé suivant de l'avenir des houillères en Colombie Britannique 
est extrait du rapport annuel de M. W. F. Robertson, Minéralogiste provincial 
en Colombie Britannique. 1  

"Outre les régions actuellement exploitées il y a dans le district Quat-
sino sur le détroit de Quatsino un bassin houiller appartenant à l'époque cré-
tacée qui est actuellement exploré par M. Thos Pearson et ses associés, et pro-
met de belles couches de houille; les travaux de recherches ont été exécutés 
là depuis quatre ou cinq ans avec beaucoup de succès. 

Le district de 1Suquash est prospecté à présent par The Pacifie Coast 
Coal Mines Ltd; on en a déjà expédié du charbon et il est probable que la 
production augmentera rapidement. 

Sur l'île Graham on a signalé de la houille depuis quarante ans. On a 
fait des recherches à Camp Robertson et à Wilson; des forages systématiques 
ont été entrepris à plusieurs endroits pour mesurer l'épaisseur des couches 
et vérifier la valeur commerciale du bassin; si ces recherches donnent des 
résultats satisfaisants un chemin de fer sera construit jusqu'au rivage, sans 
doute à Skidegate inlet. 

On a suivi ce bassin vers le nord et on y a fait de nombreux sondages; 
on a vérifié son existence jusqu'à Masset. On n'a pas encore pu s'assurer de 
l'étendue du bassin à l'est. 

Dans la vallée de la Peace River on a trouvé des dépôts de houille éten-
dus qui ont d'ailleurs été prospectés mais sont encore loin de toute voie de 
communication. 

Auprès du lac et de la rivière Bear, affluent du Fraser dans la partie 
supérieure de son cours et par suite au voisinage de l'emplacement choisi 
pour la ligne du Grand Trunk Pacifie Railway, on a étudié un bassin houiller 
qui d'après les rapports des ingénieurs qui l'ont prospecté a un avenir inté-
ressant, surtout étant donné son peu de distance du chemin de fer; c'est en 
effet le seul bassin connu en Colombie qui soit à proximité de cette ligne." 

Yukon. 

Les principales compagnies minières du Yukon sont la Five Fingers 
Coa1 'Co., à Vantalux au sud, et la Northern Light, Power and Coal Co. Ltd, 
qui exploite la mine .Sourdough sur la rivière Coal Creek à 40 milles au nord-
ouest de Dawson. On n'a reçu aucun rapport en 1911 de cette compagnie et 
la seule production indiquée pour cette année est 2,840 tonnes valant à la 
mine $12,780. La production totale du district en 1910 était de 16,185 
tonnes valant $110,925. 

1 Animai Report of the Minister of Mines (British Columbia) for the year ending 
December 31, 1911. 
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CHARBON.— TABLEAU 16. 

Yukon:  Production annuelle. 

Anne. 	 Tonnes. 	Valeur. 	Valeur moyenne  par tonne. 

$ 	 $ cts. 

	

*5,864 	86,230 	14 70 

	

4,910 	37,280 	 7 59 

	

1,849 	29,584 	16 00 
1904 . 

	

7,000 	21,000 	3 00 

	

7,000 	28,000 	4 00 

	

15,000 	60,000 	 4 00 

	

3,847 	21,158 	5 50 

	

7,364 	49,502 	6 72 

	

16,185 	110,925 	6 85 

	

2,840 	12,780 	4 50 

* Une partie de cette production avait né extraite en 1900. 



janv. 1. 

Tonnes. 
417 

40 
18,759 

RÉSERVE. 

déc. 31. 

Tonnes. 
384 

1,274 
1,555 

14,557 

COKE. 

Les chiffres concernant la production du cake et donnés ci-après ne com-
prennent pas le coke obtenu dans la production du gaz d'éclairage; ils ne tien-
nent compte que du coke produit dans des fours spéciaux en vue de l'indus-
trie métallurgique. 

La production totale de coke en 1911 a été de 954,388 tonnes provenant 
de 1,409,844 tonnes de charbon ; 671,514 tonnes provenaient de charbon ca-
nadien et 282,874 de charbon importé. 

En 1910 la production totale avait été de 901,269 tonnes provenant de 
1,373,793 tonnes de charbon; 875,310 tonnes provenaient de charbon canadien. 
et  25,959 tonnes de charbon importé. La quantité de coke vendu ou em-
ployé par les fabricants en 1911 a été de 935,651 tonnes au lieu de 902,715 
tonnes en 1910. 

•La consommation du coke au Canada est bien supérieure à la production 
et on en importe des quantités considérables surtout dans les provinces d'On-
tario et de Québec pour l'industrie métallurgique. 

Les importations de coke en 1911 ont été de 751,387 tonnes et les expor-
tations de 9,852 tonnes. Ces chiffres ajoutés à ceux de la production don-
nent une consommation de 1,677,188 tonnes. Estimée de la même manière 
la consommation en 1910 avait été de 1,581,832 tonnes et en 1909 de 1,449, 
367 tonnes. 

La production du coke par provinces en 1910 et 1911 et la distribution 
du coke vendu en 1911 sont données dans les trois tableaux suivants. Bien 
que la production totale ait légèrement augmenté, la production dans l'Al-
berta et la Colombie Britannique ont beaucoup diminué par suite de la fer-
meture des houillères et des fours à coke pendant huit mois de l'année à ià 
suite de grèves. Au point de vue de la production totale cette diminution 
est compensée par l'augmentation de production dans l'Ontario due à l'ouver-
ture de nouveaux fours à Sault Ste-Marie et par l'augmentation de produc-
tion en Nouvelle-Ecosse. 

Production du coke en 1910. 

Province. 

Nouvelle-Ecosse 	. 
Ontario .. 
Alberta.. 
Colombie britannique. 

Charbon 
employé. 

Tonnes. 
756,003 

42,208 
196,250 
379,332 

Produc-
tion de 

coke. 

Tonnes. 
508,025 

25,959 
123,093 
244,192 

Coke 
vendu ou 
employé. 

Tonnes. 
508,058 

24,685 
121,578 
248,394 

Valeur 
des 

ventes, 
etc. 

1,655,775 
148,110 
486,312 

1,172,675 

Total . . 	. 	1,373,793 	901,269 	19,2161 	17,770 	902,715 3,462,872 
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Production du coke en 1911. 

Nouvelle-Ecosse.. 
Ontario.. .. 
Alberta.. .. 
Colombie britannique. 

Total.. .. 

846,695 
384,343 

61,591 
117,21.5 

1,409,844 

562,512 
282,874 
35,059 
73,943 

954,388 

210 
1,274 
1,785 

14,557 

17,826 

557,554 
259,554 

36,216 
82,327 

935,651 

1,814,977 
1,318,303 

146,251 
350,879 

3,630,410 

5,168 
24,594 

625 
6,173 

36,560 

Distribution de la production du coke en 1911. 

Nouvelle- 
Ecosse. 

Colombie 
Britan-
nique. 

Total. Ontario. Alberta. 

Vendu au Canada.. .. 

Total des ventes.. .. 

Employé par les fabricants ou autre- 

Total vendu ou employé.. .. 

Nombre de fours en opération, le 31 
décembre.. .. 

Nombre de fours éteints, le 31 dé- 

Nombre de fours en construction, le 
31 décembre.. .. 

614 

614 

258,940 

259,554 

110 

100 

0 

13,541 

13,541 

557,554 82,327 

544,013 

36,216 

Les deux tableaux qui suivent donnent l'un la production annuelle de 
coke depuis 1886 et l'autre, la production annuelle par provinces depuis 1897. 

dOKE. TABLEAU-  1.. 

Production annuelle de 1886 à 1911. 

Année. 

1886. 	 
1887...... 
1888. 	 
1889. 	 
1890 	 
1891. 	 
1892. 	 
1893 	 
1894 	 
1895. 	 
1896. 	 
1897. 	 
1898 	 

Valeur. 

101,940 
135,951 
134,181 
155,043 
166,298 
175,592 
160,249 
161,790 
148,551 
143,047 
110,257 
176,457 
286,000 

Valeur 	 Valeur 

	

Année. 	Tonnes. 	Valeur. par tonne. 	 par tonne. 

$ cts. 	 $ 	$ ets. 
2 88 	1899........ 	100,820 	350,022 	3 47 
3 36 	1900 	157,134 	649,140 	4 13 
2 96 	1901. 	365,531 	1,228,225 	3 36 
2 84 	1902 	

' 	
502,043 	1,519,185 	3 03 

2 95 	1903 	561,318 	1,734,404 	3 09 
3 OS 	1904. 	554,083 	2,032,043 	3 66 
2 85 	1905. 	700,488 	2,436,211 	3 48 
2 65 	1906 	782,055 	2,863,503 	3 66 
2 56 	1907. 	842,003 	3,583,468 	4 26 
2 68 	1908 	858,267 	3,449,361 	4 02 
2 22 	1909. 	_ 	862,011 	3,484,393 	4 04 
2 91 	1910 	902,715 	3,462,872 	3 84 
3 26 	1911 	935,651 	3,630,410 	3 88 

Tonnes. 

35,396 
40,428 
45,373 
54,539 
56,450 
57,084 
56,135 
61,078 
58,044 
53,356 
49,619 
60,686 
87,600 

80,908 
1,419 

27,882 
7,871 

122,945 
9,290 

132,235 

803,416 

935,651 

1,650 

1,104 

101 

82,327 

0 

664 

284 

0 

650 

680 

0 

35,753 

463 

226 

40 

101 



NOUVELLE COLOMBIE ONTARIO. 

	

EGOS«. 	 BRITANNIQUE. 

Année. 

	

Tonnes. 	Valeur. Tonnes. 	Valeur. 	Tonnes. 	Valeur. 
.. 

	

$ 	 $ 	 $ 
1897 	41,532 	90,950  	 19,154 	85,507 
1898 	48,400 	111,000  	 39,200 	175,000 
1899 	62,459 	178,767  	 38,361 	171,255 
1900 	61,767 	223,395    	95,367 	425,745 
1901 	222,694 	590,560  	 142,837 	637,665 
1902 	363,330 	899,930  	 138,713 	619,255 
1903 	371,745 	888,094  	 189,573 	846,310 
1904 	275,927 	808,022  	 257,172 1,148,090 
1905 	386,366 1,054,712    	269,256 1,202,035 
1906 	476,364 1,540,976  	 236,205 1,054,485 
1907 	524,110 1,688,070  	 241,572 1,049,432 
1908 	505,929 1,658,151  	 276,683 1,482,191 
1909 	492,992 1,608,092  	 281,786 1,509,567 
1910 	508,058 1,655,775 	24,685 	148,110 248,304 1,172,675 
1911 	557,554 1,814,977 259,554 1,318,303 	36,216 	146,251 

ALBERTA. 

Tonnes. 

20,984 
44,866 
69,486 
76,321 
75,645 
87,233 

121,578 
82,327 

valeur.  

78,936 
179,464 
268,042 
297,595 
309,019 
366,734 
486,312 
350,879 
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COKE. - TABLEAU 2. 

Production de coke par provinces, de 1897 à, 1911. 

Le coke se fabrique en Nouvelle-Ecosse surtout à Sydney et à Sydney 
Mines, mais aussi à Westville, Stellarton et Londonderry. Cette province, 
en 1911, a produit environ 59% de la production totale du Canada, le tout 
pour l'industrie sidérurgique. 

Dans l'Ontario le coke est fabriqué par la Stikokan Iron Company de 
Port Arthur pour ses hauts fourneaux et par la Algoma Steel Company à 
Sault Ste-Marie. Cette dernière a acheté et exploite des houillères en Vir-
ginie Occidentale. Dans l'Alberta des fours à coke existent à Coleman et à 
Lille, près de Blairmore, et en Colombie, à Fernie, Michel, Carbonards ét 
Hosemer dans le Crowsnest et à Union Bay sur l'île de Vancouver. Le coke 
de ces deux provinces est utilisé par les usines qui traitent le cuivre et le 
plomb; il se vend aux Etats-Unis aussi bien qu'en Colombie. 

Le nombre total des fours en marche au 31 décembre était de 1650 ; 
1104 étaient éteints à la même date et 101 en cours de construction. En 
Nouvelle-Ecosse, la Dominion Iron and Steel Company a à Sydney 620 fours 
finis, tous du type Otto Hoffman.. Les sous-produits obtenus dans ses fours 
comprennent le goudron et l'ammoniac. Le goudron est vendu à la Dominion 
Par and Chemical Company dont les usines sont voisines des fours et ce pro-
duit est de nouveau distillé pour en retirer le goudron purifié, les poix de 
différentes qualités, le benzol, la créosote, l'acide phénique, etc. La produc-
tion du goudron en 1911, y compris celle des sous-produits des fours de 
Sault ,Ste-Marie, a été de 6,646,155 gallons et les eaux ammoniacales renfer-
maient 7,124 tonnes de sulfate d'ammonium. En 1910 on avait obtenu 
3,963,591 gallons de goudron et 3,491 tonnes de sulfate d'ammonium, et en 
1909, 4,016,824 galions do goudron et 3 ,251 tonnes de sulfate d'ammonium, 

La Nova ,Scotia Steel and Coal Company a 30 fours du type Bauer et 120 
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fours Bernard; ceux-ci sont situés près des fours et le surplus de gaz est em-
ployé à la production de vapeur pour la production d'énergie électrique. Le 
gaz en surplus dans les fours Bauer sert à produire de la vapeur pour les 
différentes machines de la houillère. Les autres fours de la province, au 
nombre de 178 sont tous du type à ruche. La Stikokan Iron Co. Ltd a 100 
fours à ruche à Port Arthur, Ontario, et la Algoma Steel Company a 110 
fours à sous-produits Koppers situés à Sault Ste-Marie. 

Dans l'Alberta, The West ,Canadian Collieries Ltd, à Lille, a 50 fours du 
type Bernard. Les fours de la International Coal and Coke Company à Cole-
man, au nombre de 216, sont du type à ruche ainsi que ceux de la Colombie 
Britannique dont 1,420 sont dans le district du Crowsnest et 150 sur l'île 
de Vancouver. Dans l'Alberta, la Leitch Collieries Ltd construit à Passburg 
101 fours rectangulaires Mitchell. 

La description suivante de ces fours a été donnée par M. W. L. Hamil-
ton, directeur de la Leitch Collieries Ltd: Ce type de four est semblable au 
four à ruche quant au principe et au produit obtenu ; les fours sont rectan-
gulaires et mesurent 30 pieds par 4 pieds 10 pouces avec une hauteur de 
4 pieds 6 pouces aux portes et de 8 pieds au milieu. Dix mille briques de 
neuf pouces sont employées dans la construction d'un four. Les fours sont 
distants de 7 pieds 74 pouces de centre à centre. Les côtés et les coins sont 
bâtis en pierre et comme dans les autres fours le dessus est couvert d'argiles. 

Les fours sont mécaniquement aménagés avec commande électrique. Le 
charbon est chargé par une ouverture supérieure à l'aide d'une grue élec-
trique de 10 tonnes ; on le nivelle à la machine, puis on fait passer l'air et 
le cake brûle comme dans un four à ruche, si ce n'est que le four a deux 
portes et que le courant d'air doit passer par les deux. Quand la distilla-
tion est finie on ouvre les portes, éteint le coke, puis le décharge dans la 
cour tout à la fois. On le charge alors à la pelle dans les wagons. Les 
grues, les machines à niveler et les déchargeurs sont fabriqués par la Scott-
!laie Foundry und Machine Co., de Scottdale, Pa., qui est bien connue comme 
fabricant d'appareils de cette nature. L'outillage est suffisant pour 300 fours. 

Ce type de four économise beaucoup de temps. Deux minutes suffisent 
pour décharger un four tandis qu'un homme peut avec peine vider un four à 
ruche en une heure. Aussitôt qu'un four est déchargé il est rechargé et ni-
velé. Les portes sont alors fermées et une grande partie de la chaleur qui 
est perdue dans le four ordinaire est ainsi retenue ce qui permet de cuire 
une plus grande quantité de charbon à la fois. 

L'économie en argent est aussi très grande pendant la marche, car le 
nombre d'hommes est réduit au minimum. Pour prendre soin de 101 fours 
les hommes suivants sont nécessaires: un homme pour charger, un homme 
pour faire fonctionner la machine à niveler et le déchargeur, deux hommes 
pour éteindre le coke, 4 hommes pour fermer les portes et créer les courants 
d'air, et en outre les hommes qui chargent le coke sur les wagons. 

Plusieurs types de portes brevetées ont été essayées et celles qui ont été 
choisies sont telles qu'elles assurent' une économie notable de temps et de 
briques. 

L'achat d'un chargeur de coke est actuellement à l'étude. Si l'on peut 
obtenir une machine remplissant ce but, on pourra alors réduire encore le 
nombre des hommes nécessaires pour faire fonctionner l'usine. 
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Le charbon employé est du poussier passé au tamis de pouce. Il est 
d'abord lavé dans un laveur Luhrig ayant une capacité de 500 tonnes par 
jour. Il faut 48 heures pour faire le coke dans ces fours et l'installation 
complète peut produire 300 tonnes par jour. On est actuellement occupé à 
chauffer 25 fours et on fera du cooke dans une ou deux semaines. 

Les deux tableaux suivants donnent les exportations et les importations 
de coke ‘  telles que les publie le ministère des Douanes. 

COKE. - TABLEAU 3. 

Exportation de coke aux Etats-Unis, de 1897 à 1911. 

.Année. Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

1897.. .. 
1898.. .. 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 

	

2,987 	6,078 

	

3,774 	8,394 

	

5,557 	18,726 

	

41,529 	131,278 

	

57,505 	176,990 

	

62,568 	180,920 

	

32,608 	135,957 

	

*102,463 	345,031 

1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

	

116,071 	509,908 

	

37,003 	168,571 

	

70,617 	320,357 

	

58,708 	248,759 

	

74,067 	329,051 

	

57,971 	250,715 

	

9,852 	39,823 

COKE. - TABLEAU 4. 

Importations de coke, de 1880 à 1911. 

Année fiscale.  Tonnes. Valeur. Année fiscale. Tonnes. Valeur. 

3,837 
5,492 
8,157 
8,943 

11,207 
11,564 
11,858 
15,110 
25,487 
29,557 
36,564 
38,533 
43,499 
41,821 
42,864 
43,235 

1880.. .. 
1881.. .. 
1882.. .. 
1883.. .. 
1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 
1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 
1894.. .. 
1895.. .. 

$ ' 
19,353 
26,123 
36,670 
38,588 
44,518 
41,391 
39,756 
56,222 

102,334 
91,902 

133,344 
177,605 
194,429 
156,277 
176,996 
149,434  

1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. .: 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907*.. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910t.. 
1911.. .. 

	

61,612 	203,826 

	

83,330 	267,540 

	

135,060 	347,040 

	

141,284 	362,826 

	

187,878 	506,839 

	

308,786 	680,138 

	

267,142 	842,815 
256,723 1,222,756 

	

221,050 	765,123 

	

371,593 	807,842 

	

480,222 	1,311,375 
400,536 1,132,680 
619,269 2,166,036 
466,292 1,136,624 
702,053 1,695,603 
763,114 1,887,493 

* Pour 9 mois seulement. t Exempt de droit. 
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Les exportations en 1911 n'ont été que de 9,852 tonnes au lieu de 57,971 
tonnes en 1910 et 74,067 tonnes en 1907. Ces exportations sont faites pres-
que uniquement de la Colombie Britannique et dé l'Alberta et la baisse en 
1911 est naturellement due à la diminution de la production de ces provinces. 

Les importations sont données pour l'année fiscale. Les importations 
totales en 1911 ont été de 751,389 tonnes valant $1,843,248 au lieu de 737, 
088 tonnes valant $1,908,725 en 1910. 

La mise en marche des nouveaux fours de .Sault Ste-Marie a dû suppri-
mer l'importation d'une forte quantité de coke, importée auparavant à cet 
endroit pour les hauts fourneaux; mais cette modification semble avoir été 
contrebalancée et au delà par le coke importé en Colombie. 



FELDSPATH. 

Le feldspath au Canada provient surtout des dépôts du comté de Fron-
tenac près de Veronà sur le Kingston and Pembroke Railway. On en à éga-
lement expédié un peu en 1911 de la vieille mine de Villeneuve, près de Higà 
Falls dans le comté d'Ottawa. On a aussi fait des recherches sur plusieurs 
gisements dont on a expédié de petites quantités de minéral, comme à Long 
Lake, dans le canton de ;Coryer, district de Parry Sound, Ontario, à la mine 
de la Dominion. Improvement and Development Company, lot 13, canton V, 
de North Burgess..et aux gisements de Quetachu, baie de Manikuagan sur la 
rive nord du golfe du St-Laurent, qui appartiennent à la Canadian Feldspar 
Company de Montréal. 

Les firmes qui ont expédié de ce minéral sont: 

The Canadian Feldspar Co., Ltd., Montréal, Qué. 
The Dominion Mining Syndicate (O'Brien, & Fowler), Ottawa, Ont. 
The Kingston Feldspar & Mining Co:, Kingston, Ont. 
-The  McDonald Feldspar Company, Ltd., Verona, Ont. 
Ojaipee Silica Feldspar Co., Ltd., 375 Spadina Ave., Toronto, Ont. 
The Dominion Iinprovement & Development Co., Perth, Ont. Box 26. 

Les expéditions totales en 1911 ont été de 17,713 tonnes valant $51,939, 
soit en moyenne $2.93 la tonne, au lieu de 15,809 tonnes valant $47,667, soit 
$3.02 la tonne en 1910. 

La plus grande partie de ces expéditions ont été faites aux Etats-Unis, /- 
les exportations de feldspath ayant atteint 16,150 tonnes valant $56,085,git 
en moyenne $3.47 la tonne. 

On ne broie pratiquement pas de feldspath au Canada; le minéral est 
exporté à l'état brut tandis que le minéral préparé employé au Canada est 
importé principalement des Etats-Unis. 

Lès importations annuelles ne sont pas données isolément par le rap-
port des douanes mais elles dépassent sans doute 2,000 tonnes. 

Le tableau suivant donne les chiffres concernant la production et les ex-
portations de feldspath. 
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Production et exportations de feldspath. 

PRODUCTION. EXPORTATIONS. 

Année. 
Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

	

700 	3,500 	 

	

685 	3,425 	 

	

175 	525 	 

	

575 	4,525 	50 	500 

	

Rien 	Rien 	Rien 	Rien 

	

*2,545 	 	2,545 

	

972 	*2,583 	972 	2,583 

	

1,400 	3,290 	3,078 	5,637 

	

2,500 	6,250 	1,542 	4,396 

	

3,000 	6,000 	1,757 	5,126 

	

318 	1,112 	379 	1,116 

	

5,350 	10,700 	4,367 	10,973 

	

7,576 	15,152 	7,374 	13,708 

	

13,928 	18,966 	13,760 	23,319 

	

11,083 	22,166 	13,960 	29,263 

	

11,700 	23,400 	9,161 	27,660 

	

16,948 	40,890 	18,183 	60,312 

	

12,584 	29,819 	12,068 	37,932 

	

7,877 	21,099 	9,524 	34,045 

	

12,783 	40,383 	10,834 	35,234 

	

15,809 	47,667 	15,601 	47,962 

	

17,723 	51,939 	16,150 	56,085 

* Exportations. 

1895. 



1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 

1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 
1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 
1894*. .. 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. .. 

	

1,130 	24,179 

	

1,922 	31,040 

	

2,210 	38,780 

	

1,095 	28,3e0 

	

728 	23,745 

	

452 	11,760 

	

541 	16,735 

	

387. 	18,300 

	

579 	16,000 

	

2511 	5,565 

	

864 	47,800 

	

1,392 	74,087 

	

1,269 	69,576 

	

500 	4,000 

	

300 	2,400 

	

150 	1,200 

	

242 	3,160 

	

175 	5,200 

	

260 	1,560 

	

167 	3,763 

	

Rien 	Rien 

	

3 	223 

	

220 	6,150 

	

139 	9,455 

	

436 	16,240 
13,698 

Année. Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

GRAPHITE.' 

Les expéditions de graphite en 1911 ont été de 1,269 tonnes valant $69, 
576, le tout formé de graphite purifié ou préparé. Le prix moyen par tonne 
a été de $54.83, soit 2.74 cents la livre. 

En 1910 ces expéditions avaient été de 1,392 tonnes valant $74,087 et 
étaient formées de 245 tonnes de graphite brut valant $2,450, et de 1,147 
tonnes de graphite purifié valant $71,637, ou en moyenne $62.46 la tonne, 
ou encore 3,12 cents la livre. 

En 1909 elles avaient été de 864 tonnes de produit traité valant $47,800, 
ou en moyenne $55.32 la tonne. Les expéditions de 1908 étaient de 251i 
tonnes valant $55.65 et comprenaient 250 tonnes de graphite brut valant 
$54.00 et 11 tonne de graphite purifié valant $165. Celles de 1907 compre-
naient 459 tonnes de minéral brut valant $11,000 et 120 tonnes de produit 
traité valant $50.00. 

La production depuis 1886 a été la suivante:- 

GRAPHITE. - TABLEAU 1. 

Production annuelle. 

*Exportations. 

Les expéditions de graphite en 1911 étaient composées de 374 tonnes 
valant $33,004 provenant du district de Buckingham, dans la province de 
Québec, et de 895 tonnes valant $36,492 et provenant de usines de Calabogie 
et Port Elmsley, Ontario. 

La valeur totale des exportations de graphite en 1911 a été de $77,205. 
Ces exportations ont été classées comme minéral brut, concentré et prépara- 

1 Un bulletiu spécial a été publié par la Division des Mines, sous le titre "Le 
Graphite, Propriétés, Gisements et Emplois", par Fritz Cirkel, Division des Mines, 
Ministèr'e des Mines. 
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1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
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tions de plombagine. Le minéral brut et le concentré représentaient en 1911. 
813 tonnes valant $43,249 tandis que les préparations de plombagine étaient 
évaluées à $33,956. Sur le minéral et le concentré exportés, 30 tonnes va-
lant $3,631 ont été expédiées en Angleterre, 752 tonnes valant $36,295 aux 
Etats-Unis et 31 tonnes valant $3,323 en d'autres pays. 

Les préparations de plombagine comprenaient $2,289 en Angleterre, 
$30,062 aux Etats-Unis et $1,605 ailleurs. 

GBIAPHIT'E. - TABLEAU 2. 

Exportations de graphite. 

MINÉRAL BRUT OR 
CONCENTRÉ. 

Valeur. 

PRODUITS 
MANU- 

FACTURÉS. 

Valeur. 

Valeur 
totale. Année. 

Tonnes. 

1 
3 

544 
136 
205 
591 

1,237 
1,550 
1,194 

886 
412 
177 
254 
106 
121 
385 

1,004 
788 
813 

38 
223 

4,803 
9,126 
2,988 

11,527 
19,326 
40,132 
30,535 
23,097 
26,230 

9,609 
7,596 
2,468 
3,036 

10,158 
52,438 
53,008 
43,249 

10 

30 
354 

1,337 
1,571 
3,164 
6,065 
4,567 
1,742 

17,412 
6,958 

518 
5,274 
2,847 

876 
864 

66,658 
33,956 

3,586 
3,017 
1,080 

538 
1,529 

72 
3,952 

48 
223 

4,833 
9,480 
4,325 

13,098 
22,490 
46,197 
35,102 
24,839 
43,642 
16,567 
8,114 
7,742 
5,883 

11,034 
53,302 

119,666 
77,205 

Le tableau suivant donne les importations de graphite au Canada et 
montre qu'elles consistent surtout en produits manufacturés; elles ont atteint 
$111,869 pendant l'année fiscale 1911 et $99,997 pendant l'année fiscale pré-
cédente. 

Les importations de graphite en 1911 ont été évaluées à $112,946 et 
étaient ainsi réparties: plombagine non pulvérisée $4,940; mine de plomb 
$14,172; plombagine pulvérisée et autres produits manufacturés $37,042; 
creusets de terre ou de graphite $56,814. 

Les importations de graphite en 1910 avaient été évaluées à $112,853, 
et étaient ainsi réparties : plombagine non pulvérisée $4,867; mine de plomb 

$10,048; plombagine pulvérisée et produits manufacturés $45,042; creusets 
de terre et de plombagine $52,896. 



2,738 
1,202 
2,181 
2,141 
2,152 
2,805 
1,408 
2,830 

22,604 
21,789 
26,605 
26,201 
23,085 
23,051 
15,196 
16,361 
12,090 
14,768 
20,120 
22,140 
17,869 
11,016 
15,021 
12,493 
12,737 
13,192 
19,058 
13,740 
31,428 
26,918 
39,815 
43,733 

1,490 
5,627 
7,407 
5,906 

12,533 
14,350 
20,571 
3848 74 
28,635 
34,624 
28,773 
31,353 
32,950 
27,271 
40,092 
37,213 
43,029 
53,108 

Allemagm 
France..  
Italie.  . . 
Autriche-]  
Japon . . 
Etats-Unii  
Autres pa 
Inde angl 
Ceylan ut 
Australie.  
Canada . . 
Autres p 

tanniqu 

Total 
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GRAPHITE. - TABLEAU 3. 

Importations de graphite brut et manufacturé. 

Année. 
Plombagine 

non 
pulvérisée. 

Mine de 
plomb. 

Plom. pulvérisée 
et produits 

manufacturés. 

Creusets de 
terre et de 
plombagine. 

Total. 

1,677 
2,479 
1,028 
3,147 
2,891 
3,729 
5,522 
4,020 
3,802 
3,546 
3,441 
7,217 
2,988 
3,293 
2,177 
2,586 
2,865 
1,406 
1,862 
4,979 
4,437 
2,357 
3,649 
2,870 
1,802 
2,499 
2,791 
3,176 
3,030 
1,408 
5,223 
4,300 

18,055 
26,544 
25,132 
21,151 
24,002 
24,487 
23,211 
25,766 

7,824 
11,852 
10,276 
8,292 

13,560 
16,595 
17,614 
13,922 
18,434 
17,863 
19,638 
21,334 
22,078 
25,646 
20,467 
22,559 
26,053 
30,743 
33,907 
16,646 
9,042 

11,009 
11,930 
10,728 

1881... .. 
1882... .. 

1884... .. 
1885... .. 

1887... .. 
1888... .. 
1889... .. 
1890... .. 
1891... .. 

1893... .. 
1894... .. 
1895... .. 
1896... .. 
1897... .. 
1898... 
1899... .. 
1900... .. 
1901... .. 
1902... .. 
1903... .. 
1904... .. 
1905... .. 
1906... .. 
1907 (9 mois).. 
1908... .. 
1909... .. 
1910... .. 
1911... .. 

22,470 
30,225 
28,341 
26,439 
29,045 
31,021 
30,141 
32,616 
34,230 
37,187 
40,322 
41,710 
39,633 
42,939 
36,477 
38,496 
40,796 
39,943 
54,153 
62,803 
64,955 
77,893 
67,772 
72,546 
69,365 
77,787 
88,706 
60,833 
83,592 
76,548 
99,997 

111,869 

Le débouché qu'offre la Grande-Bretagne pour le graphite est indiqué au 
moins partiellement par les importations qui se répartissent comme il suit:- 

Importations de plombagine en Grande-Bretagne,' 1910 et 1911. 

	

1910. 	 1911. 

	

Tonnes. 	 Valeur 	Tonnes. 	 Valeur 

	

V. 	 Valeur. 

	

2000 livres, 	aleur 	par tonne. 	2000 livres , 	par tonne. 

$ 	$ 	 $ 	$ 
. . 	. . 	. . 	. . . 	2,989 	109,636 	36.7 	3,020 	119,301 	39.5  
. . 	. . 	. . 	. . 	. 	462 	46,394 	100 . 4 	1,209 	116,795 	96.6  
. 	. . 	. . 	. . 	. . 	1,054 	20,328 	19.3 	986 	18,523 	18.8  
longrie. . 	. . 	. 	381 	17,053 	44.7 	226 	9,193 	40.7  

. 	.. 	.. 	.. 	. . 	3,615 	95,801 	26.5 	2,893 	79,015 	27.3  

	

476 	53,392 	112.2 	284 	29,677 	104 . 5 
•ys étrangers . . 	339 	11,967 	36.3 	823 	32,826 	39.9  
aise. . . 	. . 	. . . 	2,035 	127,288 	62.6 	1,827 	104,336 	57.1  
dépendances . . 	6,837 	577,420 	84.5 	6,426 	598,746 	95.8  
. 	. . 	. . 	. . 	.. 	18 	3,407 	189 . 2 	16 	720 	45.0  
. . 	. . 	. . 	. . 	138 	18,620 	134 . 9 	76 	7,388 	97.2 

 ossessions bri- 

	

8 	306 	38.2 	11 	448 	40.7  

. . 	. . 	. . 	. . 	. . 	18,352 	1.081.612 	58.9 	17,797 	1,116,968 	62.7  

1 British Trade Report, 1911. 



30 it 32 
27 it 28 
45 à 49 
35 à 45 

Ci 

di 

CC 

Amherst Tp., Que.. .. 

Buckingham Tp., Que.. 
if 	 CC 

CC 	 CC 

CC 	 CC 	
. 

Wentworth Tp., Que.. 

Brougham Tp., Ont... . 
N. Burgess Tp., Ont.. . 
Monmouth Tp., Ont.. . 

Renfrew Co., Ont.. .. . 

• 

• 

• 

• 
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Le prix du graphite purifié à Londres, d'après le " Mining  Journal" de 
décembre 1911 était:— 

PURIFIÉ ET PULVÉRISÉ. 

Ceylan, 	97 à 99 pour cent £59 à £63 par tonne sur wagon 
90 à 91 	<‘ 	40 à 42 	" 	 di id 

80 à 81 	" 
70 it 71 

Américain, larges lamelles, 
‘‘ 	petites 	" 

Liste des principales firmes exploitant des mines de graphite:— 

if 

CC 

à Londres. 
di 	 id 

CC 	 CC 

CC 	 CC 

CC 

iC 	 CC 

Compagnie minière. Emplacement de la 
mine. Adresse. 

Graphite Limited.. .. 

The Bell Graphite Co., Ltd.. 
Buckingham Graphite Co., L. 
Dominion Graphite Co., Ltd. 
Peerless Graphite Co.. .. 

The Can. Graphite Co., Ltd.. 

Black Donald Grap. Co., Ltd. 
Globe Refining Co.. 
The Virginia Graphite Co... 
The Black Prince Graphite 

Mining Co.. .. 

Montreal, Que., Board of 
Trade Bldg. 

Buckingham, Que., Box 185. 
Buckingham, Que. 
Toronto, 7 & 9 King St., East. 
Rochester, N. Y., 205 Main 

West. 
Montreal, Que., 207 Coristine 

Bldg. 
Calabogie, Ont. 
Ottawa, Ont., 175 Cooper St. 
Wilberforce, Ont. 

Ottawa, "Citizen" Bldg. 

GRAPHITE ARTIFICIEL 

Depuis quelques années la International Atchison Graphite Company se 
livre à Niagara Falls, New-York, à la fabrication de graphite artificiel pré-
paré au four électrique. Elle a également établi une usine sur la rive cana-
dienne et la production de graphite artificiel en 1911 a été de 2,172,098 livres 
au lieu de 2,442,166 livres en 1910 et 513,436 livres en 1909. 

29976 — 14 



GYPSE. 

Le gyPse a été exploité depuis longtemps en Nouvelle-ECosse et au Nou-
veau-Brunswick et ..sur une plus faible échelle dans l'Ontario. En ces douze 
dernières années le S dépôts de gypseau nord du lac St-Martin au 'Manitoba, 
ont été éxploités avec un rendement toujours croissant. L'existence de plu-
sieurs dépôts de gypse en Colombie est connue depuis plusieurs années et 
on a commencé en 1911 à exploiter ceux-ci et à en expédier quelques wagons de 
gypse. 

Les expéditions de gypse en 1911 comprenant le minéral brut, pulvérisé- 
et calciné ont été de 518,383 tonnes valant $993,394 au lieu de 525,246 tonnes - 
valant $934,446 en 1910, ce qui représente une 'légère .diminution en quantité 
et une augmentation de 6% en valeur. 

On a exploité en 1911 515,979 tonnes de gypse brut, au lieu de 548,019 
tonnes en 1910. .0n en a Calciné 76,718 tonnes au lieu de 69,889 tonne en 
1910. Les expéditions eh 1911  comprenaient  449,823 tonnes de gypse brut 
valant $481,077, soit en moyenne $1.07 la tonne; 7,149 tonnes de gypse pul-
vérisé valant $23,125 soit en moyenne $3.23 la tonne et 61,411 tonnes de 
gypse calciné valant $489,192 soit en moyenne $7.97 la tonne. Celles de 
1910 comprenaient 469,573. tonnes de gypse brut valant $508,686, soit en 
moyenne $1.08 la tonne ; 6,121 tonnes de gypse pulvérisé valant $17,390, 
soit $2:84 la tonne et 49,552 tonnes de gypse calciné valant $408,370, soit en 
moyenne $8.24 la tonne. 

• 	Les quantités totales de gypse exploité et calciné en ces sept dernières 
7-' -années sont données ci-dessous : - 

Total du gypse 
exploité. Gypse calciné. Année. 

1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. 
1909... . 
1910.. .. 
1911.. .. 

Tonnes. 
443,569 
492,759 
489,962 
375,444 
493,086 
548,019 
515,979 

Tonnes. 
26,855 
28,831 
34,752 
48,727 
63,670 
69,889 
76,718 

Une grande partie du-  gypse exploité est expédié en morceaux pour être 
calciné aux Etats-Unis. De 8,000 à 10,000 tonnes sont pulvérisées pour être 
employées comme plâtre pour engrais, etc., et le reste, soit 15% en 1911, est 
calciné au .Canada pour la fabrication de plâtre de Paris, plâtre à enduit et 
autres produits. Le gypse brut est aussi employé dans la fabrication du ci-
ment de Portland.. 
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1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 

• • 

• • 

• • 

• 

• • 

• 

CALCINÉ. VENT ES TOTALES. 

1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 
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Les droits d'entrée aux Etats-Unis sur le gypse ont été réduits en août 
1909 de 50 cents à 30 cents la tonne pour le gypse brut et de $2.25 à $1.75 
la tonne pour le gypse pulvérisé et calciné. 

Les droits sont ainsi détaillés dans le tarif : gypse: 30 cts la tonne; calciné 
ou pulvérisé $1.75 la tonne; à prise glacée pour les fabricants de papier, 20% 
de la valeur; ciment Keen et autres ciments dont le plâtre constitue la base, 
$3.50 la tonne si le ciment a une valeur de $10.00 ou moins; $5.00 la tonne 
pour une valeur de plus de $10.00 et de $15.00 ou moins; $10.00 la tonne 
pour une valeur de plus de $10.00 et de $30.00 ou moins; $14.00 la tonne 
si le ciment vaut plus de $30.00 la tonne. 

Les chiffres concernant la production et la vente du ciment brut, broyé 
et calciné en ces sept dernières années sont donnés dans le tableau suivant. 
La vente annuelle des produits gypseux depuis 1886 forme le second tableau 
et le troisième donne les ventes par province. 

GYPSE.--TABLEAU 1. 

Vente de gypse brut, pulvérisé et calciné, de 1905. à 1911. 

BRUT EN MORCEAUX. BRUT PULVÉRISÉ. 
Année. 

Tonnes. Valeur. Par tonne. Tonnes. 	Valeur. Par tonne. 

412,155 
442,132 
454,668 
298,188 
423,474 
469,573 
449,823 

409,146 
473,960 
473,831 
307,532 
457,038 
508,686 
481,077 

$ cts. 	 $ 	$ cts. 
0 99 	3,255 	8,779 	2 70 
1 07 	3,195 	9,823 	3 07 
1 04 	6,732 	16,268 	2 42 
1 03 	9,504 	25,463 	2 68 
1 08 	8,814 	26,159 	2 97 
1 08 	6,121 	17,390 	2 84 
1 07 	7,149 	23,125 	3 23 

Année. 
Tonnes. Valeur. Par tonne. Tonnes. 	Valeur. Par tonne. 

26,748 
23,695 
24,521 
33,272 
40,841 
49,552 
61,411 

168,243 
159,511 
156,815 
242,701 
326,435 
908,370 
489,192 

$ cts. 
1 32 
1 37 
1 33 
1 69 
1 71 
1 78 
1 92 

$ cts. 
6 29 	442,158 	586,168 
6 73 	469,022 	643,294 
6 40 	485,921 	646,914 
7 29 	340,964 	575,701 
7 99 	473,129 	809,632 
8 24 	525,246 	934,446 
7 97 	518,383 	993,394 



600 
1,554 
3,160 
4,000 
4,500 
3,200 

14,500 
17,000 
19,500 
43,000 
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GYPSE.-TABLEAU 2. 

Production annuelle de produits gypseux. 

Année. 	Tonnes. 	Valeur. 	Par tonne. 	Année. 	Tonnes. 	Valeur. Par tonne. 

$ 	$ ets. 	 $ 	$ ets. 
1886 	162,000 	178,742 	1 10 	1899 	244,566 	257,329 	1 05 
1887 	154,008 	157,277 	1 02 	1900 	252,101 	259,009 	1 02 
1888 	175,887 	179,393 	1 01 	1901 	293,799 	340,148 	1 16 
1889 	213,273 	205,108 	0 96 	1902 	333,599 	379,479 	'1 14 
1890 	226,509 	194,033 	0 86 	1903 	314,489 	388,459 	1 24 
1891 	203,605 	206,251 	1 01 	1904 	345,961 	373,474 	1 08 
1892 	241,048 	241,127 	1 00 	1905 	442,158 	586,168 	1 32 
1893 	192,568 	196,150 	1 02 	1906 	469,022 	643,294 	1 37 
1894 	223,631 	202,031 	0 90 	1907 	485,921 	646,914 	1 33 
1895 	226,178 	202,608 	0 89 	1908 	340,964 	575,701 	1 69 
1896 	207,032 	178,061 	0 86 	1909 	473,129 	809,632 	1 71 
1897 	239,691 	244,531 	1 02 	1910 	525,246 	934,446 	1 78 
1898 	219,256 	232,515 	1 06 	1911 	518,383 	993,394 	1 92 

GYPSE.-TABLEAU 3. 

Production annuelle par provinces. 

Année. 

NOUVELLE 
ECOSSE. 

NOUVEAU 
BRUNSWICK. 

ONTARIO. MANITOBA. COLOMBIE. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

11,715 
10,200 
13,128 
8,075 

18,300 
5,399 

10,193 
6,187 
4,840 
7,786 
4,661 
4,201 
3,978 
4,331 
5,692 
7,699 

21,988 
18,350 
23,834 
24,420 
52,417 
42,456 
48,278 
67,229 
98,018 

1887... 
1888... 
1889... 
1890... 
1891... 
1892... 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
1898... 
1899... 
1900... 
1901... 
1902... 
1903... 
1904... 
1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 

116,346 
124,818 
165,025 
181,285 
161,934 
197,019 
152,754 
168,300 
156,809 
136,590 
155,572 
132,086 
126,754 
138,712 
170,100 
206,087 
189,427 
218,580 
272,252 
333,312 
357,411 
234,455 
345,682 
400,455 
353,999 

116,346 
120,429 
142,850 
154,972 
153,955 
170,021 
144,111 
147,644 
133,929 
111,251 
121,754 
106,610 
102,055 
108,828 
136,047 
181,425 
173,881 
153,600 
298,243 
345,414 
380,859 
230,433 
364,379 
458,638 
406,459 

29,102 
44,369 
40,866 
39,024 
36,011 
39,709 
36,916 
52,962 
66,949 
67,137 
82,658 
86,083 

116,792 
112,294 
121,595 
124,041 
119,182 
190,991 
163,553 
131,246 
118,106 
81,620 
98,716 
90,236 
93,205 

29,216 8,560 
48,764 6,700 
49,130 7,382 
30,986 6,200 
33,996 5,660 
65,707 4,320 
41,846 2,898 
48,200 2,369 
63,839 2,420 
59,024 3,305 

118,116 1,461 
121,704 1,08 7 

 151,296 1,020 
145,850 1,095 
189,709 1,504 
170,153 1,917 
172,080 2,720 
187,524 2,390 
232,586 1,853 
250,960 2,965 
213,638 10,404 
191,312 10,389 
226,975 11,731 
213,579 15,055 
115,044 27,399 

7,800 
20,202 
20,510 
14,000 
31,500 
22,500 

111,500 
170,000 
195,000 
372,000 780 1,875 
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Exportations et importations.—Les trois tableaux suivants donnent les 
exportations et importations de gypse compilées d'après les "Reports of Trade 
and Navigation." Les exportations de gypse pendant l'année 1911 ont été de 
362,102 tonnes valant $425,161, soit en moyenne $1.17 par tonne, au lieu de 
346,081 tonnes valant $416,725, soit $1.15 la tonne en 1910. 

Il y a eu aussi une exportation de gypse pulvérisée évaluée à $4,429, au 
lieu de $12,306 en 1910. Les exportations de gypse brut depuis 1874 et 
celles de gypse pulvérisé depuis 1890 sont données ci-dessous. 

Les importations de gypse en 1911 ont été en tout de 32,234 tonnes va-
lant $205,782 et se sont réparties ainsi: gypse brut, 2,035 tonnes valant $11, 
792, soit $5.79 la tonne; gypse pulvérisé, 1,687 tonnes valant $3,619, soit 
$2.15 la tonne et plâtre de Paris, 28,518 tonnes valant $190,371, soit $6.68 
la tonne. 

Les importations en 1910 avaient été de 38,000 tonnes valant $169,798 
et se répartissaient ainsi: gypse brut, 12,271 tonnes valant à $21,073, soit 
• 1.72 la tonne ; gypse pulvérisé, 6,670 tonnes valant $13,242, soit $1.98 la 
tonne et plâtre de Paris, 19,045 tonnes valant $135,483, soit $7.11 la tonne. 

Les importations de gypse avant 1905 ont été comparativement faibles 
mais elles ont beaucoup augmenté depuis, surtout en ce qui concerne le plâtre 
de Paris. Dans ces six dernières années les importations annuelles de plâtre 
de Paris ont passé de 6,000 tonnes à 28,500 tonnes, tandis qu'auparavant 
elles étaient de 150 à 720 tonnes. Les importations de gypse brut et pulvé-
risé ont varié beaucoup non seulement en quantité mais en qualité si l'on 
s'en réfère aux prix moyens. 



NOUVELLE 
ECOSSE. Année. 

NOUVEAU 
BRUNSWICK. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

1874 	 
1875 	 
1876 	 
1877 	 
1878 	 
1879 	 
1880 	 
1881 	 
1882 	 
1883 	 
1884 	 
1885 	 
1886 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 
1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

67,830 
86,065 
87,720 

106,950 
88,631 
95,623 

125,685 
110,303 
133,42,6 
145,448 
107,653 
81,887 

118,985 
112,557 
124,818 
146,204 
145,452 
143,770 
162,372 
132,131 
119,569 
133,369 
116,331 
122,984 
99,215 

104,795 

68,164 
86,193 
87,590 
93,867 
76,695 
71,353 

111,833 
100,284 
121,070 
132,834 
100,446 
77,898 

114,116 
106,910 
120,429 
142,850 
139,707 
140,438 
157,463 
122,556 
111,586 
125,651 
109,054 
116,665 
93,474 
99,984 

5,420 
6,616 
5,030 

16,435 
8,791 

10,987 
15,025 
24,581 
35,557 
32,751 
27,730 
40,559 
39,295 

50 
50,862 
52,291 
41,350 
43,623 
36,796 
46,538 
67,593 
77,535 
80,485 
81,433 

108,094 

5,420 
4,925 
5,030 

16,335 
8,791 

10,375 
10,310 
15,597 
20,242 
21,800 
15,140 
23,498 
19,942 

20 
31,495 
30,034 
27,536 
27,483 
30,061 
40,843 
56,117 
64,946 
66,222 
70,399 
96,831 

Valeur. 

2,673 
2,934 

557 
9,765 
2,787 

12,306 
4,429 

214 

GYPSE.-TABLEALT 4. 

Exportations de gypse brut. 

ONTARIO. TOTAL. 

Tonnes. 

120 

489 
579 
875 
657 

1,249 
462 
688 
525 
350 
225 
670 
483 
205 

5 

*1/2  

Valeur. 

180 

075 
720 

1,240 
1,040 
1,946 

837 
1,254 

787 
538 
337 
910 
692 
256 

7 

rronne. 

67,830 
91,485 
92,765 

111,980 
1105,455 
104,993 
136,935 
121,270 
150,272 
166,152 
130,141 

97,552 
142,833 
132,724 
125,50S 
178,182 
175,691 
171,311 
189,860 
162,192 
160,412 
189,486 
181,277 
189,206 
169,614 
201,626 
188,262 
236.247 
289,600 
287,496 
298,211 
359,246 
404,464 
375,026 
280,091 
315,201 
346,081 
362,102 

Valeur. 

68,164 
91,613 
94,386 
98,897 
93,805 
80,864 

124,060 
116,349 
147,597 
169,228 
134,451 
106,415 
155,213 
146,542 
121,389 
194,404 
192,254 
131,795 
201,086 
159,262 
158,124 
193,244 
186,589 
197,150 
174,907 
208.090 
201;912 
231,594 
295,215 
311,580 
316,436 
388,474 
462,814 
424,794 
324,574 
372,286 
416,725 
425,161 

* Exporté de Colombie. 

GYPSE.-TABLEAU  5. 

Exportations de gypse pulvérisé. 

Année. Valeur. Année. Valeur. Année. 

1905... 
1906... 
1907... 
1908... 
1909... 
1910... 
1911... 

1808..... 
1899 ... 

	

1900... 	.. 

	

1901... 	.. 
1902..... 
1903... .. 
1904..... 

6,448 
8,123 

19,834 
15,337 
5,101 

12,457 
2,333 

105 
588 

20,255 
22,132 
20.054 
22 .,233 
21,267 
6,763 

1890... 
1891... 
1392... 
1893... 
1894... 
1895... 
1896... 
1897... 
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GYPSE.-TABLEAU 6. 

Importations de gypse. 

	

GYPSE BRUT. 	GYPSE PULVÉRISÉ 	PLATRE DE PARIS. 
Année fiscale. 

	

Tonnes. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

	

$ 	 $ 	 $ 
1880.. 	 1,854 	3,203 	1,606,578 	5,948 	667,676 	2,376 
1881.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,731 	3,442 	1,544,714 	4,676 	574,006 	2,864 
1882.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	2,132 	3,761 	759,460 	2,576 	751,147 	4,184 
1883.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,384 	3,001 	1,017,905 	2,579 	1,448,650 	7,867 
1.884.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	........ 	3,416 	687,432 	1,936 	782,920 	5,226 
1885.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,353 	2,354 	461,400 	1,177 	689,521 	4,809 
1886.. 	.. 	. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,870 	2,429 	224,119 	675 	820,27.3 	5,463 
1887.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,557 	2,492 	13,266 	73 	594,146 	4,342 
1888.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,236 	2,193 	106,068 	558 	942,338 	6,662 
1889.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,360 	2,472 	74,390 	372 	1,173,996 	8,513 
1890.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,050 	1,928 	434,400 	2,136 	693,435 	6,004 
1891.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	376 	640 	36,500 	215 	1,035,605 	8,412 
1892.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	626 	1,182 	310,250 	2,149 	1,166,200 	5,595 

	

496 	1,014 	140,830 	442 	552,130 	3,143 
1894.. 	 .. 	.. 	....... 	1,660 	23,270 	198 	422,700 	2,386 
1895.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	603 	960 	20,700 	88 	259,200 	1,619 
1896.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,045 	848 	64,500 	198 	297,000 	2,000 
1897.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	....... 	772 	45,000 	123 	969,900 	4,489 
1898.. 	.. 	. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,147 	1,742 	35,700 	293 	329,600 	2,025 
1899.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	325 	692 	33,900 	338 	496,300 	3,120 

	

77 	958 	6,300 	69 	849,100 	6,492 
1901.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	286 	1,125 	65,400 	1,097 	502,200 	3,978 
1902.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	541 	1,697 	56,700 	249 	475,300 	2,641 
1903.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,076 	2,187 	68,700 	228 	630,800 	3,599 
1904.. 	.. 	.. 	. 	.. 	.. 	.. 	249 	663 	106,800 	559 	625,100 	2,885 
1905.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	2,344 	7,386 	2,255,700 	2,681 	7,924,100 	37,643 
1906.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	6,332 	22,008 	1,968,600 	1,799 	12,866,500 	43,742 
1907 (9 mois) .. 	.. 	.. 	... 	9,189 	23,410 	609,600 	1,619 	19,849,400 	58,364 
1908.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	9,393 	36,510 	382,500 	1,781 	15,020,000 	51,328 
1909.. 	.. 	.. 	.. 	. 	.. 	.. 	10,317 	35,268 	6,286,200 	5,765 	17,009,000 	64,849 
1910.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,790 	12,137 	21,417,000 	17,402 	42,095,700 	123,965 
1911.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	12,500 	22,872 	13,764,300 	12,298 	38,562,800 	135,837 

Gypse brut, exempt de droit. Gypse pulvérisé : droit 15%. Pliltre de Paris, droit 
121/2 c. par cent livres. 

Parmi les provinces canadiennes celle de Nouvelle-Ecosse produit la plus 
grande quantité de gypse. Dans cette province et dans celle du Nouveau-
Brunswick les dépôts sont importants et les facilités d'expédition aux Etats-
Unis par eau sont grandes. En 1911 on a exploité en Nouvelle-Ecosse 337, 
605 tonnes au lieu de 438,131 tonnes en 1910, 357,813 tonnes en 1909, 254, 
540 tonnes en 1908 et 351,611 tonnes en 1907. 86 centièmes de la produc-
tion totale en 1911 provenaient des carrières du comté de Hans, à Windsor, 
\Valton, Cheverie, Noel, etc., le reste provenant des carrières de Ste-Anne, 
comté de Victoria, et de celles de Chetieamp, comté d'Inverness. La plus 
grande partie du gypse pulvérisé à été expédié à l'état brut surtout à des 
usines américaines. Il y a deux usines à plâtre dans la province, une à 
Windsor et l'autre à Eastern Harbour, C.B., et les quantités de gypse calciné 
à ces usines ont été de 14,272 tones en 1911 et 7,028 tonnes en 1910. 
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Au Nouveau-Brunswick les principales carrières sont situées à Hills-
borough, et quelques-unes sur la rivière Tobique à Plaster Rock, dans le 
comté de Victoria. 

On a exploité en 1911, 92,446 tonnes de gypse brut dans cette province, 
au lieu de 97,867 en 1910 et 99,539 en 1909. 98 centièmes de l'ensemble 
ont été expédiés à l'état brut en morceaux ou pulvérisé et le reste calciné, le 
plâtre vendu étant vendu au Canada. 

La production du gypse brut et calciné a beaucoup diminué au Nouveau-
Brunswick en 1911 par suite de la destruction par un incendie de l'usine de 
la Albert Manufacturing Company, à Hillsborough, qui n'a pu être entière-
ment reconstruite cette année. 

On a exploité en 1911, 32,148 tonnes de gypse au lieu de 12,021 tonnes 
en 1910. Le total des ventes en 1911 a été de 29,399 tonnes valant $98,013. 
Ce chiffre comprend une certaine quantité d'alabestine manufacturée par une 
firme et valant $50.00 par tonne. 

La production du gypse au Manitoba augmente chaque année, et en 1911 
le chiffre des expéditions pour cette province n'était inférieur qu'à celui de 
la Nouvelle-Ecosse. Une seconde usine a été construite dans cette province 
par la Dominion Gypsum Company de Winnipeg, mais elle n'a pas fonctionné 
avant le dernier mois de l'année. On a exploité en 1911, 53,000 tonnes de 
gypse au lieu de 25,000 tonnes en 1910 et 22,000 tonnes en 1909. Les ex-
péditions en 1911 ont été de 43,000 tonnes consistant surtout en gypse cal-
ciné, et valant $372,000, au lieu de 19,500 tonnes en 1910 valant $195,000. 

Il faut remarquer que cette année, pour la première fois, on a enregistré 
une production de gypse en Colombie Britannique ; les expéditions de ce mi-
néral ayant été de $780 valant $1,875. Les dépôts exploités sont situés à 
Merritt, B.C., et sont sous la direction de M. Geo. Schumacker, 703 Bower 
Bldg, Vancouver. Le minéral expédié l'a été comme essai aux usines de ci-
ment de Calgary et Blairmore, dans l'Alberta et à Tod Inlet en Colombie. 

On a l'intention de construire une usine à plâtre en 1912. 



Victoria Gypsum Mining and Mfg 

Great Northern Mining and Ry. 

Albert Parsons........... 
Windsor Gypsum Co.. .. 
Wentworth Gypsum Co., Ltd.. 
Windsor Plaster Co., Ltd . . . . . . 
Nova Scotia Gypsum Co., Ltd... 
Maritime Gypsum Co., Ltd.. ... 
Noel Plaster Co.. .. 
Newport Plaster Mining and Mfg. 

Newark Plaster Co.. .. 
Hillsboro Plaster Co.. .. 
Albert Manufacturing Co.. .. 
John E. Stewart.. .. 
The Stinson-Reeb Builders Sup- 

Alabastine Co., Paris, Ltd.. ... 
The Caledonia Gypsum Co., Ltd. 

Wm. Smith.. .. 
The Crown Gypsum Co.. .. 
Dominion 	‘e  

St. Ann, N. E. .. 

Cheticamp, N. E.. ... 

Cheverie and Walton, N. E. 
Newport Station, N. E.... 
Eagle Swamp, N. E.. .. . 
Burtons, N. E.. .. 
Threemile Plains, N. E.. 
Nappan, N. E.. .. 
Noel, N. E.. .. 
Avondale, N. E... .. 

McKinnon Harbour, N. E.. 
Hillsborough, N. B.. .. 
Hillsborough, N. B.. .. 
Tobique River, N. B... 
Plaster Rock, N. B.. .. 

Caledonia, Ont.. .. 

di 

Oneida, Ont.. .. 
Gypsumville, Man.. .. 

Merritt, C. B.. 

• • 

• • 

if Manitoba Ltd.. ... 

Dr. Geo. Schumacher.. 

Quarry, St. Ann, N. E. 

Eastern Harbour, N. E. 
Walton, N. E. 
Windsor, N. E. 

Ce 

Threemile Plains, N. E. 
New York, 381 Fourth Av. 
Noel, N. E. 

Windsor, N. E. 
McKinnon Harbour, N.E. 
Windsor, N. E. 
Hillsborough, N. B. 
Andover, N. B. 

Montreal, Que. 
Paris, Ont. 
Hamilton, 501 Bank of 

Hamilton Bldg. 
Caledonia, Ont., Box 83. 

14. 
407 Mc- 

‘‘ 

Winnipeg, Man., 
Arthur Bldg. 

Winnipeg, Man. 
Vancouver, C. B., 703 

Bower Bldg. 

217 

Liste des principales compagnies exploitantes 

Emplacement de la 
carrière. 

Nom de la compagnie 
exploitante. Adresse. 



$ cts. 
12 65 
60 00 
10 95 
23 62 
30 49 
41 51 
78 18 
9 95 

22 00 

54 55 

1,789 
1,245 
1,801 
1,455 
1,328 

255 
115 
213 

74 
125 
123k 

15 
50 

1899 	 
1900 	 
1901* 	 
1902* 	 
1903 	 
1904 	 
1905* 	 
1906* 	 
1907* 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

1,581 
30 

440 
172 

91 
66 
22 
93 

1 
Rien 
Rien 
Rien 

5 

$ cts. 
23 20 
35 07 
26 62 
22 50 
24 51 
26 25 
89 13 
68 44 
5.6 49 
67 71 
32 19 
76 46 
39  00 

1886 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 
1896* 	 
1897* 	 
1898 	 

41,499 
43,658 
47,944 
32,737 
32,550 
6,694 

10.,250 
14,578 
4,180 
8,464 
3,975 
1,166 
1,600 

Année. Tonnes. Valeur. Valeur 
par tonne. Année. • Tonnes. Valeur. Valeur 

par tonne. 

20,004 
' 1,800 

4,820 
4,062 

•  2,775 
2,740 
1,720 

925 
22 

300 

MANGANESE. 

La Nova-Scotia Manganese Company, à New-Ross, N.E., est la seule 
compagnie qui ait produit du manganèse en 1911. Cette compagnie a com-
mencé à exploiter en 1910, et en .  1911 poussait à la fois le développement de 
la mine et la construction d'une usine. Elle n'a expédié que 51/2 tonnes de 
pyrolusite riche valant $300. Une bonne partie du minerai exploité est restée 
en réserve. 

L'exploitation des minerais de manganèse a eu une grande importance 
en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brurwwick surtout entre 1880 et 1890, la 
valeur annuellle des expéditions ayant varié de $30,000 à $50,000. 

La pyrolusite (peroxyde de manganèse) est employée comme oxydant 
dans la fabrication du chlore, du brome et du feromanganate de potassium ; 
pour la préparation de l'oxygène; comme siccatif dans les peintures et vernis; 
comme décolorant du verre dans les verreries et dans la fabrication des piles 
sèches et des piles Leclanché. On s'en sert aussi comme colorant pour les 
verres colorés, les briques et les poteries. 

Plusieurs sels de manganèse servent en peinture. 
La production annuelle de minerai de manganèse, les exportations de ce 

minerai - et les importations annuelles d'oxyde de manganèse sont données 
dans les trois tableaux suivants. 

Les exportations en 1911 ont été de 4 tonnes valant $225. Les importa-
tions d'oxyde de manganèse en 1911 ont été de 1,924,520 livres (962 tonnes), 
valant $22,612, soit en moyenne $23.50 par tonne. 

MANGANESE.—TABLEAU 1. 

Production annuelle. 

* Exportations. 
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1873.. 
1874.. 
1875.. 
1876.. 
1877.. 
1878.. 
1879.. 
1880.. 
1881.. 
1882.. 
1883.. 
1884.. 
1835.. 
1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 

•• 

• • 

•• 

• • 

•• 

•• 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

•• 

•• 

• • 

• • 

•• 

• • 

•• 

• • 

• • 

•• 

•• 

•• 

• • 
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Exportations du minerai de manganèse. 

MANGANESE.-TABLEATJ 2. 

Année. Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

	

1,031 	20,192 

	

782 	16,973 

	

203 	5,514 

	

412 	8,039 

	

891 	15,909 

	

626 	10,860 

	

1,886 	27,436 

	

2,179 	34,797 

	

1,704 	40,554 
. 	894 	25,747 

	

1,326 	25,343 

	

603 	20,089 

	

1,684 	34,649 

	

(a)1,818 	58,338 

	

1,415 	34,802 

	

1,181 	21,832 

	

1,436 	29,350 

	

1,906 	36,831 

	

255 	6,694 

	

143 	8,205  

1893.. .. 
1894.. .. 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. .. 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. , .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

	

133 	12,521 

	

56 	3,120 

	

108.3 	6,351 

	

123.5 	3,975 

	

15.3 	1,166 

	

11 	325 

	

70 	2,410 

	

34 	1,720 

	

440 	4,820 

	

172 	4,062 

	

135 	1,889 

	

123 	2,706 

	

22 	1,720 

	

93 	925 

	

1 	22 

	

3 	434 

	

4 	160 

	

4 	225 

(a) 250 tonnes provenant de Cornwallis devraient être classées comme couleurs 
minérales. 

• 

MANGANDSB.-TABLEAU 3. 

Importations d'oxyde de manganèse. 

Année fiscale. Livres. Valeur. Année fiscale. Livres. 	Valeur. 

1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 
1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 
1894.. .. 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 

	

3,989 	258 

	

36,778 	1,794 

	

44,967 	1,753 

	

59,655 	2,933 

	

65,014 	3,022 

	

52,241 	2,182 

	

67,452 	3,192 

	

92,087 	3,743 

	

76,097 	3,530 

	

94,116 	3,696 

	

101,863 	4.522 

	

64,151 	2,781 

	

108,590 	4.075 

	

70,663 	2,741  

1898.. 

	

1899.. 	.. 

	

1900.. 	.. 
1901.. .. 
1902.. 

	

1903.. 	.. 
1904.. 

	

1905.. 	.. 
1906.. .. 
1907 (9  mois)
1908.. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

	

130,456 	5,047 

	

141,356 	5,539 

	

126,725 	4,155 

	

272,134 	8,176 

	

476,331 	5,360 

	

279,661 	8,051 

	

275,696 	7,051 

	

235,289 	6,832 

	

244,620 	5,508 

	

386,404 	11,087 

	

732,242 	17,863 

	

382,137 	6,561 

	

810,529 	13,048 

	

1,471,462 	18,347 



MICA. 

On exploite le mica dans les provinces de Qùébec et d'Ontario. Dans la 
première de ces provinces les dépôts exploités sont situés surtout au nord 
d'Ottawa, dans . les cantons de111111, Wakefield, Buckingham, Portland et irem-
pleton. •Les dépôts de l'Ontario sont dans le district situé à l'est du Kingston 
and Pembroke Railway, sfirtout dans le comté de Lanark, cantons de North 
Burgess et South Sherbrooke et aussi dans le canton de South Burgess, du 
comté de Leeds et ceux de Bedford, et Loughborough dans le comté de Fron-
tenac. On a également travaillé des dépôts qui existent en Colombie surtout 
à Big Bend sur la Columbia au nord de Donald, B. C. 

Ces derniers dépôts ne' sont pas d'ailleurs aisément accessibles et n'ont 
pas encore produit de minéral. 

La Phlogobite est la variété la plus commune, mais on exploite aussi de 
petites quantités de muscovite ou mica blanc. 

La Division des Mines a récemment publié une-étude sur les dépôts de 
mica au Canada. 1  

La production totale du mica en 1911 a été de 590 tonnes d'après le rap-
port des exploitants. Elle a été évaluée à $128,677 et comprenait 217 tonnes 

- valant $69,465, et provenant de la province de Québec et 373 tonnes valant 
$59,212 et provenant de l'Ontario. La valeur moyenne par tonne des expé-
ditions de la province de Québec était de $320 tandis qu'elle était de $158.75 
pour celle d'Ontario. En 1910 on avait produit 758 tonnes valant $190,385 
dont 316 tonnes valant $87,295 et provenant de Québec et 442 tonnes valant 
$103,090 et provenant d'Ontario. 

Css chiffres s'entendent autant que possible des quantités et valeur de 
mica expédié de la mine 

Il faut remarquer d'ailleurs que le mica est expédié dans un état qui 
varie beaucoup avec l'exploitant. Dans certains cas le minéral est nettoyé et 
taillé tandis que dans d'autres il est expédié tel que sorti de la mine Quel-
ques gérants, surtout s'ils ont des ateliers de triage ne donnent qu'une valeur 
nominale au produit sortant de la mine Ceci explique l'apparente anomalie 

' d'un chiffre d'exportation plus élevé que celui de la production. 

1 Mica, Its Occurrences, Exploitation, and Uses, par Hugh S. DeSchmid, M. E., 
Division des Mines, Ministère des Mines, 1912. 
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316 
442 

217 
373 

Année. Valeur. Année. Valeur. 
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Mica brut et nettoyé à la main, expédié de 1900 à 1910. 

Tonnes. 

1910. 

Valeur. Valeur 
par tonne. Tonnes. 

1911. 

Valeur. Valeur 
par tonne. 

Province. 

69,465 
59,212 

Québec . . . . 	. . . . 
Ontario .. 

87,295 
103,090 

$ cts. 
276 25 
233 24 

$ cts. 
320 12 
158 75 

218 10 590 Total .. 251 17 758 190,385 128,677 

MICA.-TABLEAU 1. 

Production annuelle. 

Année. Valeur. 

1886 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 

29,008 1895 
29,816 1896 
30,207 1897 
28,718 1898 
68,074 1899 
71,510 1900 

104,745 1901 
75,719 1902 
45,581 

65,000 1903 
60,000 1904 
76,000 1905 

118,375 1906 
163,000 1907 
166,000 1908 
160,000 1909 
135,904 1910 

1911 

177,857 
160,777 
178,235 
303,913 
312,599 
139,871 
147,782 
190,385 
128,677 

Le tableau suivant donne les exportations du mica du Canada depuis 
1887 compilées d'après les rapports du Ministère des Mines. 

MICA.-TABLEAU 2. 

Exportations. 

Année. Valeur. Année. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 

3,480 1896 
23,563 1897 
30,597 1898 
22,468 1899 
37,590 1900 
86,562 1901 
70,081 1902 
38,971 1903 
48,525 

47,756 1904 
69,101 1905 

110,507 1906 
158,002 1907 
146,750 1908 
152,553 1909 
391,812 1910 
196,020 1911 

. . . 	198,482 
. . 179,049 

9 12 581,919 
558 422,172 
290 198,839 
359 256,834 
469 330,903 
347 242,548 



• 67 
278 

2 

24,316 
229,689 

2,829 

53,203 
188.201 

1,144 

37,787 
291,533 

1,583 

IMPORTATIONS 
CANADIENNES. 

IMPORTATIONS TO- 
TALES DES 

AUTRES PAYS. 
Année finissant le 30 juin. 

Tonnes de 
2000 livres. 

Tonnes de 
2000 livres. Valeur. Valeur. 
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Les exportations des années 1909, 1910 et 1911 se sont réparties comme 
il suit, les Etats-Unis continuant à fournir k principal débouché du mica ca-
nadien. 

1909 1910 1911 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

En Grande-Bretagne 
Aux Etats-Unis 
Ailleurs .. 

87 
378 

4 

31 
325 

3 

Total  ..... 359 256,834 469 330,903 347 242,548 

Dans le but d'illustrer l'importance relative des importations de mica 
canadien aux Etats-Unis comparées à celles des autres pays, le tablcau suivant 
donne ces chiffres depuis 1895, tandis qu'un autre indique l'importance du 
débouché offert par la Grande-Bretagne. 

MICA.-TABLEAU 3. 

Importations de mica aux Etats-Unis.' 

$ 	 . 	$ 
273 	39,637 	410 	127,515 
310 	57,908 	632 	214,997 
20S 	54,630 	441 	187,845 
233 	53,854 	313 	94,294 
512 	131,310 	808 	259,228 
549 	130,981 	1,019 	314,882  
484 	161,741 	1,011 	369,644 
427 	184,287 	903 	384,818 
417 	196,470 	973 	414,953 
287 	137.191 	693 	306,937 
253 	121,- 560 	594 	296,362 
539 	328,991 	1.206 	731,484 
767 	596,321 	1,724 	1,295,606 
l 72 	140,166 	655 	567,550 
167 	132.941 	403 	313,525 
434 	333,196 	1,008 	682.539 
316 	239,964 	872 	612,936 

I The Foreign Commerce and Navigation of the United States. 
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MICA.-TABLEAU 4. 
Importations de mica en Grande-Bretagne. 2  

1909 	 1910 	 1911 

Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

Illemagne.. 	.. 	.. 	.. 	75,264 	$13,349 	131,152 	,‘,1 22,333 	108,752 	$20,294 

	

E  st Africain allemand. 	68,320 	15,009 	10,864 	1,859 	 
E t a t s - U n i s . . 	.. 	.. 	.. 	142,352 	9,441 	216,832 	18,255 	183,456 	8,658 
Brésil.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	4,032 	793 	224 	212 	 

	

lutres pays étrangers. 	22,848 	4,804 	112,560 	20.727 	141,904 	25,501 
nde anglaise.. 	.. 	.. 	2,604,224 	480,700 	2,513,056 	453,685 	2,889,152 	496,410 
L'anada.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	67,424 	30,791 	152,992 	49,566 	119,168 	39,561 
titres 	possessions 

	

britanniques... 	... 	2,352 	886 	10,976 	2,910 	4,368 	1,012 

Total.. 	.. 	... 	2,986,816 	555,773 	3,148,656 	569,449 	3,446,800 	591,436 

* British Trade Report. 

Liste des principales firmes exploitant le mica. 

*Compagnie exploitante. 
Emplacement de la mine. 

Canton de Comté de 
Adresse. 

Ontario : - 

Kent Bros. & J. Stoness... 
H. & C. Campbell.. .. 	. 
S. H. Orser.. 
J. W. Trousdale.. 
Kingston Feldspar and iMining 

The Loughboro "Mining Co., Ltd. 
Scriven and Whyte.. 
Wood, Solliday, and Freeman.. 
The Birch Lake Mining Co... 
Sewell & Smith.. .. 
Dominion Improvement & De-

velopment Co.. .. 
B. McConnell.. 
W. L. McLaren.. 
John 
Thompson, Donnelly & Gemmill . 
Brockville Mining Co., Ltd.. 

Québec : - 
W. Argall.. 
W. L. Parker.. .. 
Wm. 
Frnile Joanis.. 
Vavasour Mining Association.. 
American Mica and Phosphate 

R. J. McGlasharn.. 
Henry T. Flynn.. .. 
Kent Bros.. 
R. .McConnell.. 
O'Brien & Fowler ( B. Wi nning) . 
John Stewart.. .. 
Mine Products, Ltd.. .. 

Blackburn Bros.. .. 
Walling,ford Mica & Mining Co. 
Wallingford Bros., Ltd.. .. 
Eaurentide Mica Co., Ltd.. 
Thos. J. Waters.. .. 

J. B. Gauthier.. 
J. B. Corman 	 „ 

Colombie : 

Big Bend Mica Mine,  Ltd... 

Frontenac... 
CC 

CC 

CC 

12 milles au N. de Donald, C.B. Calgary, Alta., 818 
7th Ave.. W. 



Année. 

1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 

• • 
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• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 
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• • 

• • 

• • 
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PEINTURES MINERALES. 

Sous ce titre sont compris les ocres et la baryte. 

OCRES. 

La production des ocres en 1911 a été de 1622 tonnes valant $24,333, 
soit en moyenne $15.00 la tonne, employées dans la fabrication des peintures, 
et de 2,000 tonnes valant $4,000, expédiées aux usines à gaz du Canada, soit 
en tout 3,622 tonnes valant $28,333. La production a peu varié pendant ces  
dix dernières années. 

L'ocre employé en peinture est calciné et pulvérisé au lieu même où on 
l'obtient, tandis que celui qui est utilisé pour la purification du gaz d'éclairage 
est envoyé non traité aux usines à gaz. 

Le tableau suivant donne la production depuis 1886. 

PEINTURES MINERALES.-TABLEAU 1. 

Production annuelle des Ocres et Oxydes de fer. 

	

Tonnes. 	Valeur. 	Année. 	Tonnes. 	Valeur. 

$ 	 $ 

	

350 	2,350 	1899.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,919 	20,0u0 

	

485 	3,733 	1900.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,966 	15,398 

	

397 	7,900 	1901.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	2,233 	16,735 

	

794 	15,280 	1902.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	4,955 	30,495 

	

275 	5,125 	1903.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	6,266 	32,760 

	

900 	17,750 	1904 .. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,925 	24,995 

	

390 	5,800 	1905.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	5,105 	34,675 

	

1,070 	17,710 	1906.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	6,758 	36,125 

	

611 	8,690 	1907.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	5,828 	35,570 

	

1,339 	14,600 	1908.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	4,746 	30,440 

	

2,362 	16,045 	1909 .. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,940 	28,093 

	

3,905 	23,560 	1910.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	4,813 	33,185 

	

2,226 	17,450 	1911.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,622 	28,333 

L'exploitation des dépôts d'ocre n'existe réellement que dans un seul dis-
trict, situé entre Champlain et Trois-Rivières dans la province de Québec, à 
peu de distance du Saint-Laurent. 

Il existe de nombreux dépôts d'ocre dans la province de Québec mais ils 
ne sont pas exploités actuellement. Dans l'Ontario, un dépôt situé près de 
eampbellville est exploité de temps en temps et en 1911 on en a extrait 10 
tonnes valant $160.00. 
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Les firmes qui s'occupent de l'extraction de l'ocre au Canada sont : 

The Canada Paint Company, Ltd., Montréal, Qué. 
The Champlain Oxide Company, Trois-Rivières, Qué. 
Thos. H. Argall, Trois-Rivières, Qué. 
Ontario Minerai Paint Company, Campbellville, Ont. 

Les exportations d'oxydes de fer en 1911 ont été de 2,000 tonnes valant 
$27,070 au lieu de 1,746 tonnes valant $29,839 en 1910. Les importations 
de peintures métalliques ont été en 1911: ocres, terres ocreuses et siennes, 
brute, 1477 tonnes valant $32,032; oxydes, ombres ignifuges et siennes brû-
lées 722 tonnes valant $21,060, soit en tout $53,092. En 1910 les importations 
des catégories précitées avaient été respectivement de $31,926 et $23,467, soit 
en tout $55,393. 

PEINTURES MINDRALES.-TABLEAU 2. 

Importations d'ocres et de peintures métalliques. 

Année fiscale. Livres. Valeur. Année fiscale. Livres. Valeur. 

6,544 
8,972 
8,202 

10,375 
6,398 

12,782 
12,267 
17,067 
17,664 
12,994 
14,066 
20,550 
22,908 
23,134 
18,951 
12,048 

1880.. .. 
1881.. .. 
1882.. .. 
1883.. .. 
1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 
1"d90.. 
1891.. ... 
1892.. .. 
1893.. .. 
1894.. .. 
1895.. .. 

571,451 
677,115 
731,526 
898,376 
533,416 

1,119,177 
1,100,243 
1,460,128 
1,725,460 
1,342,783 
1,394,811 
1,528,696 
1,708,645 
1,968,645 
1,358,326 

793,253  

1907 (9 mois) ... 

1,159,494 16,954 
1,504,044 18,504 
2,126,592 26,307 
2,444,698 31,092 
2,474,537 32,017 
2,092,067 27,267 
2,530,743 33,909 
3,215,346 42,243 
2,767,580 36.636 
3,122,690 35,887 
4,321,530 57,397 
2,926,528 39,675 
3,749,132 39,923 
2,122,781 27,540 
3,683,344 44,190 
4,160,769 54,022 

Droit 
d'entrée 1910. 1911. 

20 % 

25 % 

21,426 

22,764 

Ocres et terres ocreuses, siennes bru 

Oxydes, ombres ignifuges et siennes 
brûlées N. D. A... .. 	. 

Livres. 

1,988,758 

1,694,586 

Livres. 

2,576,261 

1,584,508 

31,736 

22,286 

3,683,344 44,190 4,160,769 54, 022 

29976 - 15 
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PEINTURES 11INERALES.—TABLEATJ 3. 

Exportations de peintures minérales, d'oxydes de fer, etc. 

Année. Tonnes. Valeur. Annee. Tonnes. Valeur. 

1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

512 	7,706 
283 	4,227 
308 	5,408 
651 	7,154 
401 	8,233 
352 	6,182 
676 	12,770 
416 	7,260 

1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

	

353 	7,704 

	

139 	2,379 

	

191 	10,043 

	

125 	4,850 

	

658 	7,956 

	

1,746 	29,839 

	

2,000 	27,070 

BARYTE. 

La Seule production de baryte signalée en 1911 a été celle du Lac Ainslie 
dans l'île du Cap Breton, 50 tonnes valant $400. Ce district est bien connu 
pour des dépôts de sulfate de baryum et on en a expédié en ces dernières 
années d'importantes quantités à l'état brut pour être traitées aux usines de 
Montréal, Halifax et New-York. Des mines ont été louées par la Baryte, Ltd. 
à Scottsville et East Lake Ainslie ; elles sont exploitées sous la direction de 
M. H. H. Harrison, et pendant six mois de l'année 1911 on y a construit une 
usine pour le broyage de la baryte. -  Cette usine n'a été mise en marche qu'à 
la fin de l'année mais on espère qu'une grande quantité de baryte sera broyée 
en 1912. Le produit obtenu, dit-on, contient de 96 à 98 % de sulfate de 
baryum. 

La mine de Bass River à Five Islands en Noetjelle-Ecosse n'a pas été ex-
ploitée cette année. 

Les chiffres donnant la production depuis 1885 et les importations sont 
réunis dans les deux tableaux suivants. Les chiffres concernant la baryte 
n'ont pas été publiés isolément par le Ministère des Douanes depuis 1890, 
mais les importations de blanc fixe (sulfate de baryum artificiel) et de blanc 
satin pendant les douze mois finissant en mars 1910 ont atteint 629 tonnes 
valant $14,735 et pendant les douze mois finissant en mars 1911, 1,212 tonnes 
valant $26,797. 



$ cts. 
6 11 
5 69 
6 89 
3 61 
338 
2 68 
2 23 
3 00 
2 23 
4 41 
6 26 

8 00 

720 
1,337 

653 
1,096 
1,163 
1,382 
3,360 
4,000 
1,344 
4,312 

179 

50 

300 
3,864 

400 
1,100 

1,842 

315 

1,081 

145 
571 

1,125 

$ ets. 
5 00 
4 98 
6 00 
3 50 

4 09 

4 00 

2 62 

4 93 
5 36 
4 92 

4,402 
7,605 
3,842 
3,957 
3,931 
3,702 
7,500 

12,000 
3,000 

19,021 
1,120 

400 

1,500 
19,270 
2,400 
3,850 

7,543 

1,260 

2,830 

715 
3,060 
5,533 

1,525 
1,011 

303 
185 
229 

14 

2,230 
3,740 

497 

7 
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PEINTURES MINERALES.-TABLEAU 4. 

Production annuelle de Baryte. 

Année. Tonnes. Valeur. Valeur 
Moyenne 

Valeur 
Moyenne Année. Tonnes. Valeur. 

1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 
1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

1885 	 
1886 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898 	 

PEINTUIRE'S MINERALBS.-TABLEAU 5. 

Importations de Baryte. 

Cwt. Cwt. Année fiscale. Valeur. Année fiscale. Valeur. 

62 
676 
214 
987 
978 

Exportations de Baryte. 

Anne. 	Cwt. 	Valeur. 	Année. 	 Cwt. 	Valeur. 

$ 	 $ 

	

208 	3,820 	1907.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	550 	2,750 

	

1902.. 	.. 	.. 	. 	.  	1908.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,509 	13,690 

	

406 	368 	1909. 

	

1904.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	13,080 	5,178 	1910.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	5 	150 

	

1005.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	34,488 	14,343 	1911. 

	

1906. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1.35OE 	6.750 

1882.. 
379 
236 

1,332 
1,322 



( 9  mois). 

EAUX NLINERALES. 

Les chiffres qui suivent ont été obtenus avec tous les soins possibles mais 
ne concernent que les eaux expédiées de la source en bouteilles, tonneaux ou 
autres récipients et ne tiennent pas compte des eaux bues à la source même 
ou employées en bains. Les eaux pures naturelles dont une grande quantité 
est vendue en bouteilles ne sont pas comprises sous cette rubrique. 

La valeur de la production en 1911 a été de $223,758 au lieu de $199,563 
en 1910 et $175,173 en 1909. 

Les importations d'eaux minérales et gazeuses en 1911 ont été de 
$229,367, au lieu de $202,306 en 1910 et $184,071 en 1909. 

La production annuelle et les importations sont données dans les 
deux tableaux suivants : 

EAUX MINERALES - TABLEAU 1. 

Production annuelle. 

Année. Gallons. Valeur.  Année. Gallons. Valeur. Année. Gallons. Valeur. 

1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 

124,850 
424,600 
561,165 
427,485 
640,380 
725,096 
767,460 
739,382 

$ 	• 
11,456 
37,360 
66,031 
54,268 
75,348 

108,347 
110,040 
126,048  

1896 	 
1897 	 
1898- 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 

706,372 
749,691 
555,000 

111,736 1904 
141,477 1905 
100,000 1906 
100,000 1907 
75,000 1908 

100,000 1909 
100,000 1910 
100,000 1911 

100.000 
100,000 
100.000 
136,020 
151,953 
175,173 
199,56r, 
223,758 

EAUX MINERALES - TABLEAU 2. 

Importations. 

Année fiscale. Valeur. Année fiscale. Valeur. Année fiscale. Valeur. 

1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  

	

41,797 	1891 

	

55,763 	1892 

	

57,953 	1893 

	

49,546 	1894 

	

48,613 	1895 

	

55,864 	1896 

	

47,006 	1897 

	

52,989 	1898 

	

54,891 	1899 

	

66,331 	1900 

	

71,521 	1901 

	

15,721 	1902 

	

17,913 	1903 

	

27,909 	1904 

	

28,130 	1905 

	

27,879 	1906 

	

32,674 	1907 

	

22,142 	1908 

	

33,314 	1909 

	

38,046 	1910 

	

30,343 	1911 
40,802 

91,871 
108,130 
137,304 
161,790 
178,639 
143,416 
153,831 
159,221 
188,559 
202,659 
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Liste des producteurs d'eaux minérales. 

Compagnie. 

The Havelock Mineral Spring 

The St. Leon Waters, Ltd.. 
Radnor Water Co.. .. 
Abenakis Min'eral Springs 

Louis L'Heureux.. 
Gurd & Co., Lt,d.. 
Caledonia Springs Co., Ltd 
Lyall, Trenholme & McDon- 

Gurd & Co., Ltd.. .. 
Robert Allan.. .. 
Thos. L. Boyd.. .. 
Canada Mineral Waters, Ltd 
Arthur Belanger.. .. 
Beck & Frank.. .. 
Sanitaris Ltd.. .. 
St. Davids Mountain Spring 

Water C., Ltd.. .. 
Stanley Mineral Springs Co., 

Halcyon Hot Springs Sani-
tarium.. 

St. Leon Hot Springs.. ... 

Emplacement de la source. 

Havelock Springs. N. B.. 
St. Leon, Qué.. 
Radnor Forges, Qué.. .. 

Yamaska Co., Qué.. .. 
Nancy, Qué.. .. 
Varennes, Qué.. .. 
Caledonia Springs, Ont.. 

it 	 CC  

	

Caledonia, Ont.. .. 	. 
CI 	

• • 	• • 	• • 

Clarence, Ont.. .. 

	

Carlsbad, Ont.. .. 	. 
Prescott, Ont.. .. 

Pakenham, Ont.. .. 

Stanley, Ont.. .. 

Arrow Lake.. 
Upper Arrow Lake.. .. 

Adresse. 

Havelock Springs. N. B. 

Toronto, 12 Wellington St. 
Montréal, Qué. 

Abenakis Springs, Qué. 
Québec, Qué. 
Montréal, Qué. 

Montreal West, Qué. 
Montréal, Qué., 74 Bleury. 

‘« 	86 Dorchester. 
Toronto, Ontario. 
Carlsbad Springs, Ont. 
PapWeauville, Qué. 
Southampton, Ont. 
Arnprior, Ont. 

Niagara Falls South, Ont. 

Winnipeg, Man., 410 Buil-
ders Exchange. 

Halcyon Hot Springs, C. B. 
St. Leon Hot Springs, C. B. 



Année. Valeur. Valeur. Année. 

1892.. 
1893.. 
1894:. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 

195,992 
202,210 
328,376 
379,561 
583,523 
815,032 

1,012,660 
1,207,029 
1,346,471 
1,907,678 

150,000 
367,233 
313,754 
423,032 
276,301 
325,873 
322,123 
387,271 
417,094 
339,476 

GAZ NATUREL. 

La production totale de gaz en 1911 a été, d'après les renseignements 
obtenus, de $1,907,678 au lieu de $1,346,471 en 1910 et $1,207,029 en 1909. 

La quantité employée en 1911 a été d'environ 11,644,000 milliers de 
pieds cubes tandis qu'elle n'était en 1910 que d'environ 8,000,000 de milliers 
pieds cubes, ce qui représente une augmentation de 46 70 . 

La valeur de la production dans l'Ontario en 1911 a été de $1,807,513 et 
dans l'Alberta $110,165. En 1910 la production dans l'Ontario était de 
$1,271,303 et dans l'Alberta de $75,168 tandis qu'elles étaient respectivement 
de $1,145,307 et $61,722 en 1909. 

Le prix du gaz indiqué varie suivant les localités de 5 cents à 30 cents 
par millier de pieds cubes, mais il ne représente pas ce que le consommateur 
a à payer. Dans quelques cas la compagnie concessionnaire possède aussi la 
canalisation et reçoit tout ce que paye le consommateur, mais dans d'autres 
cas une compagnie spéciale possède la canalisation et vend le gaz directement 
au consommateur ou encore aux compagnies possédant des canalisations tri-
butaires; dans ce dernier cas la compagnie concessionnaire des puits ne reçoit 
qu'une partie du prix du gaz payé par le consommateur, mais elle n'a pas les 
dépenses de la distribution. Les chiffres donnés ici représentent autant que 
possible la valeur reçue par le propriétaire ou le concessionnaire des puits, 
qu'il possède le réseau de distribution ou non. 

Le tableau suivant donne la valeur de la production naturelle du gaz. 

GAZ NATUREL. — TABLEAU 1. 

Prnduction annuelle depuis 1892. 

Il y a 1027 puits produisant du gaz dans l'Ontario ; 244 parmi ceux-ci ont 
été forés pendant l'année. 34 puits forés en 1911 n'ont pas donné de gaz. 

Dans cette province les trois principaux bassins sont dénommés Welland, 
Haldimand-Norfolk et Essex-Kent. Le gaz est employé pour l'éclairage, le 
chauffage et l'industrie. Il y a quelques années on envoyait d'énormes quan-
tités de gaz à Détroit et à Buffalo, villes qui sont voisines respectivement des 
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bassins d'Essex et de Welland ; il n'en est plus ainsi. D'après l'acte Chap. 
16, 6-7 Edouard VII intitulé "Acte ayant pour but le règlement de l'expor- 
tation de l'énergie électrique et de certains liquides et gaz," mis en force le 
27 avril 1907, l'exportation du gaz naturel est interdite sauf par license spé-
ciale accordée par le Gouverneur en Conseil. 

Afin de conserver les ressources du Canada en gaz naturel et empêcher 
son gaspillage, la législature de l'Ontario a voté en 1908 un acte empêchant 
le gaspillage du gaz naturel et ordonnant la fermeture de tout puits aban-
donné. (Edouard VII Chap. 47); cet acte prévoit la nomination d'inspec-
teurs ayant pour mission d'empêcher le gaspillage du gaz. Le " Supplement-
ary Revenue Act, 1907," (Statuts de l'Ontario) contient aussi des mesures qui 
ont même été plus effectives que celles de l'acte précédent ; et d'après le 
Service des Mines, le gaspillage du gaz naturel a été grandement réduit. 

Le gaz est fourni dans environ 56 villes et villages et à nombre de mai-
sons isolées dans les campagnes. 

L'emploi commercial du gaz dans l'Alberta a jusqu'ici été limité à Me-
dicine Hat et aux en virons, mais on a signalé l'existence du gaz en abondance 
dans plusieurs localités éloignées les unes des autres. 

A Medicine Hat, la ville a cinq puits profonds outre plusieurs puits peu 
profonds qui ne sont pas employés. De plus un puits de 10" foré par la ville 
a été cédé à la Alberta Rolling Mills. Les puits de la ville ont environ 1000 
pieds de profondeur et ont une pression à la roche de 550 livres. Le gérant 
a déclaré que la pression n'avait pas diminué en 1911 et que le gaz était par-
faitement sec. Le Canadian Pacifie Railway a un puits à Medicine Hat et 
un à Suffield à 26 milles à l'ouest de la ligne principale. 

A Redcliff, à 6 milles à l'ouest de Medicine Hat il y a trois puits dont un 
appartient à la Redcliffe Brick and .Coal Co., Ltd., et les deux autres à la Red-
cliffe Realty Co. The Purmal Brick Company a aussi un puits sur la section 
28 du district de Medicine Hat. 

Les puits forés par le Canadian Pacifie Railway à Dunmore Junction, 
Brooks, Bassano et Bow Island et le puits que possède à Calgary la Calgary 
Niatural Gas Co., Ltd., ont été repris par la Canadian Western Natural Gas, 
Light, Heat and Power Co. of Calgary dont M. Eugène Coste est président 
et directeur-gérant. Les puits les plus importants sont ceux de Bow Island 
où la pression est de 800 livres par pouce carré dans chaque puits. A la fin 
de mars 1912 cette compagnie avait 9 puits à Bow Island avec une capacité 
quotidienne de 106 millions de pieds cubes. Cette compagnie fournira du gaz 
naturel dans tout l'Alberta méridional et est actuellement occupée à placer une 
conduite de 16" ayant 170 milles de longueur et allant du bassin de Bow 
Island à Calgary, avec embranchements à Lethbridge, McLeod, Granum, 
Claresholm, Nantes, High River, Okotoks et autres villes et villages de l'Al-
berta méridional. On s'attend à livrer du gaz à Calgary vers le 1er sep-
tembre 1912. 

On a également foré à Tofield près d'Edmonton, et on y a, dit-on, ren-
contré récemment du gaz. 
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Les droits' d'exploitation du gaz naturel dans le Manitoba, la Saskatch-
ewan, l'Alberta et les territoires du Nord-Ouest et le Yukon sont la propriété 
de la Couronne et leur aliénation est réglée par le décret signé par le Gouver-
neur en Conseil le 11 mars 1910. 

Ce décret prévoit un loyer de 25 cents par acre la première année et de 
50 cents pour chacune des années suivantes, le bail étant pour une durée de 
21 ans, renouvelable à conditions et avec la restriction qu'une surface supé-
rieure à 1920 acres ne pourra être louée. 

Au Nouveau-Brunswick il n'y a pas de gaz vendu cette année et il a été 
employé entièrement pour faire les forages de la Maritime Oilfields Ltd. qui 
a continué ses travaux de recherches dans le comté Albert. Cette compagnie 
a achevé 7 puits pendant l'année dont 4 ont donné du gaz, 2 de l'huile et 1 
n'a rien donné. Elle a actuellement 17 puits à gaz avec un débit quotidien 
de 58,000,000 de pieds cubes. Une conduite a été posée jusqu'à Moncton et 
il est probable que le gaz naturel sera sous peu fourni à cette ville. 

Liste des principales firmes ayant des puits produisant du gaz naturel. 

Emplacement des puits. 
Adresse. 

Comté de 
Compagnie. 

Novueau Brunswick : — 
Maritime Oil Fields, Ltd.. 	 

Ontario : — 
Provincial Natural Gas Co 	 
Bertie Natural Gas Co.. .. 
The United Gas Companies, Ltd. 
Welland Co. L'—r. Works Co.,Ltd. 
The Canadian Steel Foundries, 

Sterling Glass Co., Ltd.. 
The Port Colborrie Welland Na-

tural Gag Co.. .. 
Producers Natural Gas Co., Ltd. 

Canboro Natural Gas Co., Ltd. 

Dominion Natural Gas Co., Ltd. 

Selkirk Gas & Oil Co., Ltd 	 
The Cheapside Gas Co.. .. 
The Fisherville Gas Co.. .. 
The Holmes Gas Co.. .. 

David E. Hoover.. .. 
Jas. H. Hoover.. .. 
Waines & Root 
Alfred Lamb.. .. 
Walter B. Lamb.. .. .. • .. 
Aldrich Gas & Oil Co., Ltd.. .. 
Midfield Natural Gas Co.. ... 
Nanticoke Natural Gas Co., Ltd. 
The Volcanic Oil & Gas Co., Ltd. 

Stony Creek.. 

Bertie.. 
Wainfleet.. 

Crowland et Hum- 
berstone.. 	. 

Flumberstone.. 
Odeida et Caledo 

Walpole.. .. 	. 
.. 	• . 

N. Cayuga 	. 
Walpole.. 	. 
E. Tilbury 
Walpole....... 

 Rom. 

Flaldimand et 
Norfolk. . . 

Rainham.. 
Cheapside.. 

44 	
. 

Rainham et Wal. 
pole.. .. 

• . 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 

Rainham et Wal 
pole.. .. 

Canboro.. 

Canton de 



Ford Bldg. 
Brantford. 

Chatham. 
Ridgetown. 
Sarnia. 
Hamilton. 

Niagara Falls. 

Brantford. 
Cé 

ei 

Medicine Hat. 
Redcliff. 

Calgary, 128,7th 
Ave, 

Redcliff. 
Medicine Hat. 
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Emplacement des puits. 
Compagnie. Adresse. 

Comté de Canton de 

Kent.. 

Brant.. 
Kent.. 

Mergea.. 
" et Romney. 

S. Cayuga.. .. 
E. Tilbury.. .. . 
Raleigh.. .. 	. 
Tilbury E... 	• 
• • 	• • 	• • 	• 	• • 	• • 

The Canadian Gas Co., Ltd.... 
Beaver Oil & Gas Co., Ltd.. .. 
Aikins, Lalor & Beck.. 
Maple City Oil & Gas Co., Ltd. 
Ridgetown Fuel Supply Co., Ltd. 
The United Fuel Supply Co., Ltd. 
The North Shore Gas Co., Ltd.. 
The Medina Natural Gas Co., 

The Onondaga  Oh  i & Gas Co., 

Standard Natural Gas Co., Ltd. 
Oxford Oil & Gas Co., Ltd... .. 

Alberta : — 

City of Medicine Hat Gas Com-
mission.. .. 

Redcliff Brick Co.. .. 
Canadian Pacific Railway.. .. . 

Light, Heat & Power Co., Lt,d. 
The Canadian Western Nat. Gas, 

The Redcliff Realty Co.. .. 
The Purmal Brick Co., Ltd.. .. 
The Alberta Rolling Mills.. .. 

Kent.. .. 	• 
Haldimand. 
Elgin et Nor-

folk.. .. 

Brant.. .. . . 
Kent et Brant. 
Oxford. . . 

Onondaga.. .. 
• • 	• • 	• • 	• • 	• • 	• • 
E. Zorra.. 

Ville de Medi- 
cine Hat. .. 

Redcliff.. . 
Medicine Hat. Suffield.. .. 	. 

Dunmore Junc-
tion.. 

Bow Island... 
Bassano.. ... 
Redcliff.. . 
Medicine Hat. 
Medicine Hat. 

Brooks.. .. 

• 



TOURBE. 

Du charbon de tourbe a été extrait de trois tourbières en 1911 : à Alfred, 
comté de Prescott, Ontario, par le Département fédéral des mines à titre d'ex-
périence et de démonstration ; près de London, Ont., par la Dorchester Peat 
Fuel Co., dirigée par J. McWilliams ; et près de Farnham, P. Q., par la Peat 
Industries, Ltd., de Montréal. 

Les expéditions totales en 1911 ont été de 1463 tonnes valant $3,817 au 
lieu de 814 tonnes valant $2,604 en 1910. 

Une partie de la tourbe extraite à Alfred a été utilisée dans la Station 
d'Essai des Combustibles à Ottawa et le reste a été vendu à Ottawa où on a 
trouvé un excellent débouché pour ce combustible vû ses avantages surtout 
dans les grilles et les poêles de cuisine. La tourbe était extraite avec une 
machine Anrep, coupée en morceaux et séchée à l'air. 

La production aux tourbières de London et de Farnham n'a été que 
faible. A London une bonne partie de la saison a été occupée à essayer deux 
sécheurs à vapeur et à en construire un qui fonctionnera en 1912. La tour-
bière de Farnham n'a été exploitée que peu de temps. On y a utilisé une 
machine Aurep avec excavateur automatique. 

La production annuelle de la tourbe pendant ces douze dernières années 
a été ce qu'il suit : 

Année. 	Tonies. 	Valeur. 	Année. 	Tonnes. 	Valeur. 

	

1900.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	400 	$1,200 	1906.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	474 	$1,422 

	

220 	600 	1907.. 	.. 	.. 	— 	— 	• • 	50 	200 

	

475 	1,663 	1908.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	60 	180 

	

1903.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,100 	3.300 	1909.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	60 	240 

	

800 	2,400 	1910.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	841 	2,604 

	

go 	260 	Ion .. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,463 	3,817 

1 Les résultats de l'essai de cette tourbe sont donnés dans le "Report on the Utili-
zation of Peat Fuel or the Production of Power", par B. F. Haanel, B. Sc., publication 
de la Division des Mines, No. 154. 
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PETROLE. 

L'industrie du pétrole au Canada a été marquée en ces quatre dernières 
années par une diminution sensible de la production, celle-ci étant en 1911 à 
peine supérieure au tiers de ce qu'elle était en 1909. La 'production totale du 
pétrole brut en 1911 a été de 291,092 barils de 35 gallons impériaux chacun 
et a été évaluée à $357,073, soit $1.221/2 par baril tandis qu'elle avait été en 
1910 de 315,895 barils valant $388,550, ou en moyenne $1.23 le baril, et en 
1909 de 420,755 barils valant $559,604 soit $1.33 le baril. A l'exception de 
86,139 gallons en 1911, 51,975 gallons en 1910 et 3,328 gallons en 1909 qui 
provenaient du Nouveau-Brunswick, le pétrole produit provenait entièrement 
des couches pétrolifères de l'Ontario. 

Les chiffres ci-dessus sont basés sur les demandes faites de la prime payée 
par le gouvernement fédéral, prime qui a été établie en 1904 par un acte du 
gouvernement autorisant le 'payement d'une prime de 11/2 cent par gallon de 
pétrole brut produit au Canada. La prime a été continuée en 1910 en con-
formité avec "l'Acte de la prime au pétrole, 1907," qui prévoit le payement 
d'une prime sur le pétrole brut extrait des schistes pétrolifères exploités au 
Canada et sur l'huile brute provenant de fruits canadiens. tes payements 
sont faits d'après les demandes faites par les producteurs d'huile de pétrole et 
adressées au ministre du Commerce. Ces demandes doivent être accompa-
gnées de certificats émanant des stations réceptrices, des compagnies d'emma-
gasinage, des raffineurs ou dç tout autre acheteur et aussi d'un certificat dé-
livré par les surveillants nommés à cet effet par le Ministère du Commerce. 

La prime payée est donc la base la plus sûre pour le calcul de la quantité 
d'huile brute produite dans l'année. 

Le tableau suivant donne la production d'huile brute au Canada depuis 
1901, comptée en barils de 35 gallons, et aussi la valeur totale et le prix 
moyen par baril. 

PETROLE. — TABLEAU 1. 

Production annuelle de pétrole brut depuis 1901. 

Barils de 35 
gallons. 

Valeur. Année. Prix moyen 
par baril. 

1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

622,392 
530,624 
486,637 
503,à74 
634,095 
569.753 
788,872 
527,987 
420,755 
315,895 
291,092 

$ - 
1,008,275 

951,190 
1,048,974 

935,895 
856,028 
761,760 

1,057,088 
747,102 
559,604 
388,550 
357,073 

$ ets. 
1 620 
1 792 
2 155 
1 858 
1 350 
1 337 
1 340 
1 415 
1 33 
1 23 
1 225 
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Les cifilliew.polii 1:aniiées 1905 à 1911 sont déduits du montant des 

primes payées par le gouvernement fédéral, tandis que la production des 
années 1901 à 1904 est basée sur les informations données par les raffineurs 
et les producteurs. 

Quelques autres détails sur le même sujet sont donnés ci-dessous  : 

Production d'huile brute de 1901 à 1904, d'après les informations obtenues 
directement. 

Huile. 1901. 	I 	1992. 1903. 1904. 

Reçue aux raffineries. . . 	. . . . . . . 
Ventes directes à l'industrie. . . . . . 

Bis.  
508,677 
113,715 

Bis.  
410,280 
76,357 

Bis.  
455,074 

48,400 

Bis.  
443,333 

87,291 

Ventes totales . . . . . . . . 	. . . . . 

Ventes totales en gallons.. .. 

622,392 	530,624 

21,783,720 18,571,840 

486,637 503,474 

17,032,295 7,621,590 

Production de Pétrole estimée d'après la prime - de 1 1/2  cent par gallon, payée 
pax le Gouvernement fédéral, 1905 à 1911. 

Année. Primes. Production d'huile 
représentée. 

1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

332,900 
299,120 
414,158 
277,193 
220,897 
165,845 
291,092 

En gallons. 
22,193,336 
19,941,357 
27,610,526 
18,479,547 
14,726,433 
11,056,337 
10,188,219 

En barils. 
634,095 
569,753 
788,872 
527,987 
420,755 
315,895 _ 
291,092/ 

Avant 1901 le chiffre de la production de l'huile brute était déduit des 
rapports des inspecteurs du gouvernement en prenant un rapport déterminé 
entre la quantité de pétrole raffiné et celle d'huile brute produite. Le ta-
bleau suivant donne les chiffres obtenus d'après cette, méthode de 1881 à 1900. 



PETROLE. TABLEAU 2. 

Huiles et naphtes canadiens inspectés et quantités correspondantes d'huile 
brute. 

Equivalent 
en barils de 
35 gallons. 

368,987 
389,573 
472,866 
571,000 
587,563 
584,061 • 
713,728 
695,203 
704,690 
795,030 
755,298 
779,753 
798,406 
829,104 
726,138 
726,822 
709,857 
758,391 
808,570 
710,498 

Huile raffinée nquivale"  
Année. 	inspectée. 	

en 	Rapport. 
huile brute. 

Gals. 	Gals. 

	

1881 . . 	. . 	6,457,270 	12,914,540 	100:50 

	

1882 . . 	. . 	6,135,782 	13,635,071 	100:45 

	

1883 . . 	. 	7,447,648 	16,550,32S 	100 : 45 

	

1884 . . 	. . 	7,993,995 	19,984,987 	100 : 40 ' 

	

1885 . . 	. . 	. . 	. . 	8,225,882 	20,564,705 	100 : 40 

	

1886 . . 	. . 	. 	. • 	7,768,006 	20,442,121 	100:38 

	

1887 . . 	. . 	. . 	. . 	9,492,588 	24,980,494 	100:38 

	

1888 . . 	. . 	. 	. . 	9,246,176 	24,332,042 	100:38 

	

1889 . . 	. . 	. . 	. . 	9,472,476 	24,664,144 	100 : 38 

	

1890. . 	. . 	. . 	. . 	10,174,894 	26,776,037 	- 160 : 38 

	

1891 . . 	. . 	. . 	. . 	10,065,463 	26,435,430 	100 : 38 

	

1892 . . 	. . 	. 	. . 	10,370,707 	27,291,334 	100:38 

	

1893 . . 	. . 	. . 	. . 	10,618,804 	27,944,221 	100:38 

	

1894 . . 	. . 	. . 	. . 	11,027,082 	29,018,637 	100 : 38 

	

1895 . . 	. . 	. . 	10,674,232 	25,414,838 	100 : 42 

	

1896 . . 	. . 	. . 	. . 	10,684,284 	25,438,771 	100 : 42 

	

1897 . . 	. . 	. . 	. . 	10,434,878 	24,844,995 	100:42 

	

1898 . . 	. . 	. . 	11,148,348 	26,543,685 	100 : 42 

	

1899 . . 	. . 	. . 	. . 	11,927,981 	28,399,955 	100:42 

	

1900 . . 	. . 	. . 	. . 	13,428,422 	24,867,449 	10 .0:54 

Prix moyen 
par baril 

d'huilebrute. 

$ cts. 

0 90 
0 78 
1  021 
0 921 
1 18 
1 331 
1 261 
1 09 
1 00 
1 491 
1 59 
1 421 
1 40 
1 48 
1 62 

Valeur de 
l'huile brute. 

$ 	• 

525,655 
556,708 
713,695 
653,600 
902,734 

1,010,211 
984,438 
874,255 
835,322 

1,086,738 
1,155,647 
1,011,546 
1,061,747 
1,202,020 
1,151,007 

La production dans l'Ontario a été obtenue de nappes situées dans la 
partie sud-ouest de la province. 

Un estimé de la production des différentes nappes d'Ontario pendant ces 
- cinq dernières années a été aimablement communiquée par la Imperial Oil 

'Company et est reproduit dans le tableau suivant. 
La baisse de la production en ces quatre dernières années a été commune 

. à tous les bassins importants bien qu'elle ait été peut-être plus prononcée pour 
Tilburg et Raleigh. 

Les totaux diffèrent de ceux donnés dans les autres tableaux mais ils ser-
viront sans doute néanmoins à montrer l'importance relative des différents 
bassins. 
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Production des nappes d'Ontario en 1908, 1909, 1910 et 1911. 

District. 1909. 1908. 1910. 1911. 

Leamington (Staples, Comber, et Blytbeswood) 

Richardson (Chatham) y compris Blakely.. . 
Thamesville.. . 
Canton de Moore.. .. 

East Tilbury et Raleigh (y compris Pardo Si-
ding et Sandison) 

Petrolia (et tous les districts non mentionnés). 

Bis. 
12,268 
18,117 
39,820 

2,882 
853 

25,667 
61,252 

170,589 
11,165 

171,019 

Bls. 
10,052 
9,367 

38,707 
2,923 

710 
18,033 
60,868 

115,862 
1,082 

156,581 

Bis. 
7,860 

248 
36,615 

1,698 
141 

14,614 
55,508 

60,416 
1,070* 

129,372 

Bis. 
3,598 

35,094 • 
1,776 

56,248 

49,027 
12,602 

126,089 

513,632 414,185 307,533 284,434 

* Dénote la production d'Onondaga en 1910 et 1911. 

Un autre résumé de la production par district fourni par M. 'W. T. 
Harvey, surintendant des primes au pétrole est publié ci-dessous, la classifica-
tion différant quelque peu de la précédente mais les totaux étant plus sem-
blables à ceux des tableaux précédents. 

Bassin. 

La bton.. 
•  Tilbury et Romney.. 
Bothwell.. .. 
Leamington.. 

Thamesville.. 
Comber . 
Onondaga (Brant Co.) 

Total.. .. 

1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

Bis. 	Bis. 	Bis. 	Bis. 	Bis. 
304,212 	265,368 	243,123 	205,456 	184,450 
411,588 	201,286 	124,003 	63,058 	48,707 

42,727 	39,228 	38,092 	36,998 	35,244 

	

6,135 	9,334 	5,929 	141 	 
14,977 	13,743 	9,513 	7,752 	6,732 
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1,005 	13,501 

779,876 	528,959 	420,660 	314,410 	288,634 

Les raffineries qui sont au nombre de quatre au 'Canada, à savoir : the 
Imperial Oil Company, usines à Sarnia, bureau à Buffalo ; the Canadian Oil 
Company, usines à Pétrolia, direction à Toronto ; the British American Oil 
Company, usines et bureaux à Toronto ; et the Empire Refining Company, 
Ltd., usines à Wallaceburg, emploient beaucoup d'huile brute. La consom-
mati d'huile importée comme combustible augmente aussi rapidement sur la 
côte du Pacifique. Les importations d'huile brute en 1911 ont été de 71,- 
637,533 gallons évalués à $2,187,952, au lieu de 53,603,778 gallons évalués à 
$1,639,320 en 1910 et 35,884,103 gallons évalués à $1,186,400 en 1909. 

Toutes les huiles d'éclairage raffinées et les naphtes manufacturés au Ca-
nula et expédiés de raffineries canadiennes sont inspectés par le Ministère du 
Revenu de l'Intérieur. La quantité de ces huiles inspectées pendant l'année 
fiscale se terminant le 31 mars 1912 a été de 26,463,664.05 gallons au lieu de 
27,535,283.86 gallons inspectés pendant l'année fiscale précédente. 



. Divisions. 

London, Ont.. .. 
Toronto, Ont.. .. 
Windsor, Ont.. .. 

Pétrole. 

Gals. 
19,913,249.47 

851,220.56 
121,602.40 

Naphthe. 

Gals. 
4,310,258.61 
1,183,049.61 

54,283.40 

Total. 

Gals. 
24,253,508.08 

2,034,270.17 
175,885.80 

20,886,072.43 5,577,591.62 26,463,664.05 
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L'inspection est divisée en trois districts, ceux de London, Toronto et 
Windsor, le premier comprenant les raffineries de Sarnia et Pétrolia, le se-
cond celle de Toronto et le troisième celle de Wallaceburg. 

Les tableaux suivants donnent les quantités d'huile lampante raffinée et 
de naphte inspectées dans les différents districts et sont extraits du rapport 
annuel du Ministère du Revenu de l'Intérieur. 

Inspection de pétrole. 

RAPPORT concernant les huiles de pétrole et de naphte expédiées des raffineries 
et inspectées pendant l'année fiscale finissant le 31 mars 1912. 

TABLEAU COMPARATIF des pétroles et naphtes expédiés des raffineries et ins- 
pectés pendant les années fiscales finissant les 31 mars 1910, 1911 et 1912. 

	

— 	 Pétrole. 	Naphthe. 	Total. 

1910. 
Ontario.. 	.. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 . 	 19,100,424.16 	4,113,149.46 	23,213,573.62 

1911. 
Ontario.. 	.. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 21,017,628.45 	6,517,655.41 	27,535,283.86 

1912. 
Ontario.. 	.. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 .. 	 20,886,072.43 	5,577,591.62 	26,463,664.05 

Les exportations de pétrole du Canada sont relativement faibles ; le ta-
bleau suivant donne quelques chiffres à ce sujet. En 1911 les exportations 
publiées par le Ministère des Douanes comprennent les huiles raffinées : 489 

gallons valant $73, et du naphte et de la ligroïne: 23,959 gallons valant 
$4,427, soit en tout 24,448 gallons valant $4,500. On a exporté en outre 
745,318 gallons "d'autres huiles" valant $85,634 et qui comprennent sans 
doute des produits du pétrole. 
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PETROLE. - TABLEAU 3. 

Exportations de pétrole brut et raffiné, 1881-1911. 

	

HUILE BRUTE. 	HUILE RAFFINÉE. 	TOTAL. 

	

Gals. 	Valeur. 	Gals. , 	Valeur. 	Gals. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 
1881. 	 501 	99 
1882.. 	.. 	 1,119 	286 
1883.  	. 	13,283 	710 
1884.  	1,098,090 	30,168 
1885. 	 337,967 	10,562 

• 	 1886. 	 241,716 	9,855 
1887. 	 473,559 	13,831 
1888.. 	.. 	 196,602 	74,542 
1889. 	 235,855 	10,777 
1890. 	 420,492 	18,154 
1891.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	446,770 	18,471 	585 	104 	447,355 	18,575 
1892.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	310,387 	12,945 	1,146 	100 	311,533 	13,045 
1893.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	107,719 	3,696 	2,196 	394 	109,915 	4,090 
1894.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	53,985 	• 	2,773 	5,297 	513 	59,282 	3,286 

22,831. 	1,044 	10,237 	2,023 	33,068 	3,067 

	

601 	101 	7,489 	999 	8,090 	1,100 
1897. 	 342 	49 	342 	49 
1898.. 	.. 	.. 	 96 	4 	12,735 	3,001 	12,831 	3,005 
1899.. 	.. 	.. 	.. 	 8,559 	859 	3,425 	859 

	

40 	2 	8,559 	394 	' 	8,559 	2,396 
1901.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	14,168 	691 	375 	66 	14,543 	757 

	

400 	40 	626 	146 	1,026 	186 
1903.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	 350 	15 	• 	1,013 	190 	1,363 	205 
1904.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	4,207 	213 	2,126 	470 	6,333 	683 

	

35 	2 	7,228 	2,078 	7,263 	2,080 

	

900 	141 	8,938 	1,401 	9,838 	1,542 
1907.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	. 	1,125 	102 	3,132 	575 	4,257 	677 
1908. 	 296 	71 	296 	71 
1909. 	 7,768 	934 	7,768 	931 
1910.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	 2,818 	462 	2,818 	462 
1911*.. 	.. 	.. 	.. 	. 	 24,448 	4,500 	24,448 	4,500 

* Comprend naphthe et ligroine. 

'Les importations au Canada de pétrole et de produits qui en dérivent ont 
rapidement augmenté avec la baisse de la production canadienne. Les im-
portations en 1911 ont atteint 116,892,689 gallons de pétrole brut et raffiné, 
valant $6,009,730, outre 1,959,787 livres de cire et de bougies de cire valant 
$106,424. Les importations d'huile se répartissent ainsi : huile brute 
71,653,251 gallons valant $2,188,870 ; huile lampante et raffinée 13,690,962 
gallons valant $722,402; ligroïne 23,338,773 gallons valant $1,976,032; huiles 
lubrifiantes 5,308,917 gallons valant $806,452 ; autres produits 2,900,786 gal-
lons valant $315,973. 

Le total des importations en 1910 avait été de 84,629,334 gallons d'huile 
de pétrole brute et raffinée valant $4,826,763 et 1,362,235 livres de cire et 
bougies valant $80,106. 

Le tableau suivant donne le détail des importations en 1910 et 1911. 
L'augmentation des importations d'huile brute a été de 18,049,198 gal-

lons soit 333 %. Celle des importations d'huile lampante raffinée a été de 
6,034,235 gallons soit 78.8 pour cent, celle des huiles lubrifiantes, de 
1,227,660 gallons, soit 30 pour cent, et enfin celle de ligroïne, 6,659,082 gal-
lons, soit 33 %. 



2,187,952 

918 

658,035 

64,368 

523,558 
315,973 
282,894 

1,976,032 

Gals. Valeur. 

53,603,778 

275 

7,639,070 

17,657 

3,272,101 
2,607,606 

809,156 
16,679,691 

1,639,320 

38 

494,723 

7,641 

450,884 
273,364 
267,497 

1,693,296 

71,637,533 

15,718 

 13,527,816 

163,146 

4,326,871 
2,900,786 

982,046 
23,338,773 

Année fiscale. 	Gals. 	Valeur. 	Année fiscale. 	Gals. 

$ 

	

1880.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	687,641 	131,359 	1890.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	8,005,891 

	

1881.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,437,475 	262,168 	1897.. 	.. 	- 	.. 	.. 	.. 	8,415,302 

	

1882.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,007,702 	398,031 	1898.. 	.. 	.. 	- 	.. 	.. 	9,074,311 

	

1883.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,086,316 	358,546 	1899.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	10,394,208 

	

1884.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,160,282 	380,082 	1900.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	9,633,647 

	

1885.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,767,441 	415,195 	1901.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	11,082,822 

	

1886.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	3,819,146 	421,836 	1902.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	13,220,005 

	

1887.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	4,290,003 	467,003 	1903.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 18,799,312 

	

1888.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	4,523,056 	408,025 	1904.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 24,521,115 

	

1889.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	,4,650,274 	484,462 	1905.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 35,296,332 

	

1890.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	5,075,650 	515,852 	1906.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 32,624,410 

	

1891.. 	.. 	. • 	.. 	.. 	.. 	5,071,386 	498,330 	1907 	(9 mois). 	.. 	.. 23,645,861 

	

1892.. 	.. 	. • 	.. 	.. 	.. 	5,649,145 	475,732 	1908.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 40,213,542 

	

1893.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	6,002,141 	446,389 	1909.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 51,700,470 

	

1894.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	6,597,108 	439,988 	1910.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 60,017,06( 

	

1895.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	7.577.674 	525.372 	1911.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 87,245,135 

Valeur. 

735,913 
697,169 
724,519 
763,303 
864,833 
982,640 

1,107,207 
1,643,371 
2,152,623 
2,151,514 
1,908,177 
1,480,261 
2,577,059 
3,219,243 
3,492,604 
4,901,608 
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PETROLE. - TABLEAU 4. 
Importations de pétrole et produits dérivés du pétrole en 1910 et 1911. 

1910. 1911. 
Produits. 

Gals. Valeur. 

(a) Pétrole brut, huile employée comme 
combustible (Densité 0. 8235 ou 

(b) Pétrole brut, huiles gazéifiables (au-
tres que ligroine et naphte) .. 

(c) Kérosène, huile distillée, purifiée ou 

(d) Huiles lampantes composées en tout 
ou 'en partie des produits du pé-
trole ou de la distillation de la 
houille ou du lignite et coûtant 
plus de 30 cents le gallon.. .. 

(e) Huiles lubrifiantes composées en tout  
ou 'en partie de pétrole et coûtant 
moins que 25 cents le gallon.. .. 

(f) Produits du pétrole N. D. A.. .. 
(g) Huiles lubrifiantes N. D. A.. .. 
(h) Ligroine.. 

84,629,334 4,826,763 116,892,689 6,009,730 

(a) Exempt de droit. (b) Droit 1% c. par gallon. (c) (e) et (f)Droit 	C. 
par gallon. 	(d) 20% (g) Droit de 20% (h) Exempt de droit. 

Les importations annuelles totales d'huile de pétrole .  et  autres produits 
dérivés à l'exclusion de la paraffine et des bougies sont données dans le tableau 
suivant. Les importations de paraffine sont données plus loin ainsi que celles 
des bougies et le total des importation d'huiles brutes et manufacturées autres 
que les huiles lampantes. 

PETROLE. - TABLEAU-  5. 
Importations de pétrole et produits dérivés, 1880 à 1911. 

29976 - 16 



Année fiscale. 

• • "• • 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	• . 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	. • 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	• • 

• • 	• • 

Gals. 

960,691 
1,656,290 
1,895,488 

*2,017,707 
2,489,326 
2,491,530 
2,624,399 
2,701,714 
2,882,462 
3,054,908 
3,049,384 
3,047,199 
1,481,749 
1,860,829 
1,106,993 
1,079,965 

1897.. .. 
1898.. 

1900.. .. 
1901.. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907 (9  mois).. 
1908.. .. 
1909.. .• 
1910.. .. 
1911.. .. 

Gals. 

802,286 
1,047,026 
1,017,278 
1,406,700 
1,838,966 
2,296,353 
4,316,010 
7,141,109 

25,002,047 
23,365,674 
16,761,713 
33,915,853 
41,085,997 
51,354,396 

' 77,966,543 

1881.. 
1882.. 
1883.. 
1884.. 
1885.. 
1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 

Année fiscale. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 
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PETROLE. - TABLEAU 6. 

Importations d'huiles brutes et manufacturées, autres que les huiles 
lampantes, 1881-1911. 

PETROLE. -- TABLEAU Y. 

Importations de Paraffine, 1883-1911. 

Année fiscale. Livres. I Valeur. Année fiscale. Livres. I Valeur. 

1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  
1 .896 	  
1897 	  

	

43,716 	5,166 	1898 	 

	

39,010 	6,079 	1899 	 

	

59,967 	8,123 	1900 	 

	

62,0435 	7,953 	1901 	 

	

61,132 	6,796 	1902 	 

	

53,862 	4,930 	1903 	 

	

63,229 	5,250 	1904 	 

	

239,229 	15,844 	1905 	 

	

753,854 	50,275 	1906 	 

	

733,873 	48,776 	1907 (9 mois) 

	

452,916 	38,935 	1908 	 

	

208,099 	15,704 	1909 	 

	

163,817 	11,579 	1910 	 

	

150,287 	10,042 	1911 	 

	

138,703 	7,945 

	

103,570 	5,987 

	

92,242 	4,025 

	

47,400 	3,529 

	

118,848 	9,639 

	

225,885 	12,750 

	

592,642 	28,674 

	

418,967 	18,440 

	

81,992 	7,795 

	

112,612 	9,721 

	

55,021 	5,922 

	

62,308 	8,041 

	

129,631 	12,795 

	

429,801 	27,296 

	

1,856,049 	81,189 
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PETROLE. - TABLEAU 8. 

Importations de bougies de Paraffine, 1880-1911. 

Année fiscale. 

1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  

• 1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	• 
1895 	  

Livres. 	Valeur. I 	Année fiscale. 

	

10,445 	2,269 	1896 	  

	

7,494 	1,683 	1897 	  

	

5,818 	1,428 	1898 	  

	

7,149 	1,734 	1899 	  

	

8,755 	2,229 	1900 	  

	

9,247 	2,449 	1901 	  

	

12,242 	2,587 	1902 	  

	

21,364 	3,611 	1903 	  

	

22,054 	2,829 	1904 	  

	

8,038 	1,337 	1905 	  

	

7,233 	1,186 	1906 	  

	

10,98 	2,116 	1907 (9 muis)• • 

	

9,259 	1,952 	1908 	  

	

8,351 	1,735 	1909 	  

	

10,818 	1,685 	1910 	  

	

19,448 	2,541 	1911 	  

Livres. 	Valeur. 

	

25,787 	4,072 

	

25,114 	2,929 

	

60,802 	4,427 

	

62,331 	5,856 

	

27,663 	3,671 

	

44,562 	3,588 

	

51,120 	5,752 

	

83,377 	9,025 

	

83,471 	9,078 

	

137,353 	15,293 

	

148,808 	15,804 

	

38,900 	5,088 

	

156,934 	20,035 

	

110,848 	14,806 

	

164,822 	20,842 

	

181,541 	22,426 

Les règlements adoptés par le gouvernement fédéral pour la concession 
des droits d'exploitation du gaz naturel, du pétrole et des sables pétrolifères 
peuvent se résumer comme il suit. 

PETROLE. 

Ces droits appartiennent à la Couronne au Manitoba, en Saskatchewan, 
dans l'Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et dans les 3 
millions et demi d'acres de terre vendus par la Colombie Britannique au gou-
vernement fédéral, et indiquée dans la sous-section C) de la section 3 de 
l'Acte des Terres fédérales approuvé par un décret signé par le Gouverneur 
général en Conseil le 11 mars 1910. 

Ces règlements prévoient la location des droits d'exploitation du gaz et 
du pétrole, sur une étendue inférieure à 1920 acres pour chaque concession-
naire, pendant 21 ans ; le prix de location est de 25 cents par acre pour la pre-
mière année et de 50 cents par acre pour les années suivantes. 

Le locataire est obligé d'avoir sur les terres louées et dans l'espace d'un 
an après la signature du bail, les machines jugées nécessaires pour prospecter 
le terrain et il doit commencer les opérations de forage au plus 15 mois après 
la signature du bail et les continuer avec suffisamment de soins et de régula-
rité pour permettre de découvrir l'huile ou le gaz naturel. 

SABLES PETROLIFERES. 

Ces sables appartiennent à la Couronne et se trouvent dans la partie de 
la province d'Alberta située au nord du canton 80 entre le 4ième et le 5ième 
méridien, et les règlements qui en régissent l'exploitation, ont été approuvés 
par décret du Gouverneur Général en Conseil le 14 février 1910. 
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Ceux-ci prévoient la location d'une étendue de terrain, inférieure à 1920 
acres pour chaque concessionnaire, pendant 21 ans. Le loyer annuel est de 
50 cents par acre. 

Un an après la signature du bail, le locataire peut après un an d'avis être 
mis en demeure de commencer des opérations d'exploitation et de préparer 
pour l'expédition ou le traitement une quantité maxima de 10 tonnes par an 
pour chaque acre loué. Le texte complet de ces règlements est envoyé sur de-
mande adressée au Ministère de l'Intérieur. 



Valeur 

	

Année. 	Tonnes. 	Valeur, 	moyenne  
par 

tonne. 

$ 	$ cts. 
1886 	20,495 	304,338 	14 85 
1887 	23,690 	319,815 	13 50 
1888 	22,485 	242,285 	10 77 
1889 	 , 	30,988 	316,662 	10 21 
1890 	31,753 	361,045 	11 37 
1891 	23,588 	241,603 	10 24 
1892 	11,932 	157,424 	13 20 
1893 	8,198 	70,942 	865  
1894 	6,861 	41,166 	600  
1895 	1,822 	9,565 	525  
1896 	570 	3,420 	600  
1897 ......  	908 	3,984 	439  
1898 	733 	3,665 	500  

Valeur. 

18,000 
7,105 
6,280 
4,953 
8,214 
4,590 
8,425 
6,375 
6,018 

14,794 
8,054 

12,578 
5,206 

Valeur 
moyenne 

par 
tonne. 

$ cts. 
600  
5 02 
6 07 
5 79 
6 18 
582 

 6 48 
7 50 
7 30 
926  
8 07 
851  
838  

1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 
1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

Année. Tonnes. 

• 3;906 
1,415 
1,033 

856 
1,329 

817 
1,300 

850 
824 

1,596 
998 

1,478 
621 

PHOSPHATE, 

La production de l'apatite au Canada pendant ces quinze dernières années 
n'a atteint qu'une moyenne de 1000 tonnes par an et ce minéral n'a été en 
réalité qu'un sous-produit de l'exploitation du mica. Les expéditions d'apatite 
en 1911 ont été de 621 tonnes valant $5,206 à la mine, soit en moyenne $8.38 
la tonne. Le minéral expédié provenait des mines des cantons de Templeton, 
Wakefield, Derry et Portland Est dans le comté d'Ottawa, P. Q., et du canton 
de orth Burgess dans le comté de Lanark, Ontario, et il a été utilisé à Buck-
ingham, P. Q., pour la fabrication de ferrophosphore, de phosphore et d'en-
grais. 

Avant 1892 et depuis longtemps le district situé au nord de Buckingham 
produisait beaucoup d'apatite, la production annuelle oscillant de 20,000 à 
30,000 tonnes. L'introduction des phosphates d'exploitation facile provenant 
des Etats méridionaux, provoqua la chute de cette industrie canadienne bien 
que la richesse de la roche en minéral n'eût pas diminué à l'époque de la fer-
meture des mines. 

La production annuelle et les exportations sont données dans les deux 
tableaux suivants : 

PHOSPHATE. - TABLEAU L 

Production annuelle. 
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Année Fiscale. 

1878.. 
1879.. 
1880.. 
1881.. 
1882.. 
1883.. 
1884.. 
1885.. 
1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
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PHOSPHATE. - TABLEAU 2. 

Exportations. 
rril'r At  

ONTARIO.  

	

Tonnes. 	• Valeur. 	Tonnes. 	• Valeur. 	Tonnes. 	• Valeur 

$ 	 $ 	 $ 

	

824 	12,278 	9,919 	195,831 	10,743 	208,109 

	

1,842 	20,565 	6,604 	101,470 	8,446 	122,035 

	

1,387 	14,422 	11,673 	175,664 	13,060 	190,086 

	

2,471 	36,117 	9,497 	182,339 	11,968 	218,456 

	

568 	6,338 	16,585 	302,019 	17,153 	308,357 

	

50 	500 	19,666 	427,168 	19,716 	427,668 

	

763 	8,890 	20,946 	415,350 	21,709 	424,240 

	

434 	5,962 	28,535 	490,331 	28,969 	496,293 

	

644 	5,816 	19,796 	337,191 	20,460 	343,007 

	

705 	8,277 	22,447 	424,940 	23,152 	433,217 

	

2,643 	30,247 	16,133 	268,362 	18,776 	298,60£ 

	

3,547 	38,833 	26,440 	355,935 	29,987 	394,768 

	

1,866 	21,329 	26,591 	478,040 	28,457 	499,36£ 

	

1,551 	16,646 	15,720 	368,015 	17,271 	384,661 

	

1,501 	12,544 	9,981 	141,221 	11,482 	• 153,765 

	

1,990 	11,550 	5,748 	66,402 	7,738 	67,95'z' 

	

1,980 	10,560 	3,470 	29,610 	5,450 	40,17( 

	

250 	2,500 	250 	2,50( 

	

1 	5 	266 	2,990 	300 	2,99. 

	

70 	450 	165 	400 	235 	85( 

	

21 	240 	702 	8,000 	723 	8,24( 

	

215 	1,850 	93 	1,725 	308 	3,57i. 

	

Rien 	Rien 

	

6 	12( 

	

70 	1,88( 

	

1 	2( 

	

191 	5,34£ 

	

40 	1,25: 

	

1 	3( 

	

895 	15,71 

	

0 	o 

	

3 	101 

) 

) 

) 

5 
) 

5 

5 

• Ces chiffres diffèrent de ceux du tableau précédent car la production est cal-
culée d'après la valeur à la mine tandis que les exportations sont calculées d'une ma-
nière toute différente. 

Les importations de phosphate à engrais en 1911 ont été évaluées à 

$46,217; celles de phosphore à 14,818 livres valant $4,384 et celles d'engrais 

manufacturés à $386,645. En 1910 elles étaient respectivement: phosphate 

à engrais $72,950 ; phosphore, 6,752 livres valant $2,065, et engrais manu-

facturés, $388,467. 
La Electric Reduction Company fabrique du phosphore à Buckingham. 

Les exportations de phosphore pendant les douze mois finissant le 31  décembre 

 1911 ont été de 524,370 livres, valant $76,608. 



Année. Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	• 
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  
1896 	  
1897 	  
1898 	  

	

42,906 	193,077 	1899 

	

38,043 	171,194 	1900 

	

63,479 	285,656 	1901 

	

72,225 	307,292 	1902 

	

49,227 	123,067 	1903 

	

67,731 	203,193 	1904 

	

59,770 	179,310 	1905 

	

58,542 	175,626 	1906 

	

.40,527 	121,581 	1907 

	

34,198 	102,594 	1908 

	

33,715 	101,155 	1909 

	

38,910 	116,730 	1910 

	

32,218 	128,872 	1911 

	

27,687 	110,748 

	

40,031 	155,164 

	

35,261 	130,544 

	

35,616 	138,939 

	

33,982 	127,713 
37,180 134,033 
33,339 125,486 
42,743 169,990 
46.243 212,491 
47,336 224,8•4 
64,644 222.812 
53,870 187,064 
82,666 365,820 

PYRITES. 

Les pyrites expédiées en 1911 représentaient en tout 82,666 tonnes valant, 
d'après les producteurs, $385,820. Ces chiffres comprennent 39,122 tonnes de 
pyrite de cuivre provenant des mines de la province de Québec et valant 
$247,555 et 43,544 tonnes de pyrites de fer provenant des mines de l'Ontario 
et valant $118,265. En 1910 les expéditions totales ont atteint 53,870 tonnes 
dont 24,242 tonnes de pyrites de cuivre provenant de la province de Québec, 
et 29,628 tonnes de pyrites de fer provenant de l'Ontario. 

Les exportations totales de pyrites du Canada en 1911 d'après le Minis-
tère des Douanes a été de 32,102  tonnes valant $120,585 au lieu de 30,434 
tonnes valant $110,071 en 1910 et de 35,798 tonnes valant $156,644 en 1909. 

Les importations de soufre naturel et de soufre brut en 1911 ont été de 
21,831 tonnes valant $446,491 au lieu de 22,835 tonné valant $474,619 en 
1910. 

Il n'y a pas de données précises sur la quantité de l'acide sulfurique ma-
nufacturé au Canada, mais la quantité d'acide sulfurique importée en 1911 
d'après le rapport des Douanes a été de $1,031,803 livres valant $9,287 tau 
lieu de 2,474,802 livres valant $21,702 en 1910. 

Les chiffres concernant la production et les exportations de pyrites ainsi 
que les importations de soufre naturel et de soufre brut et les importations 
d'acide sulfurique sont donnés dans les tableaux suivants : 

PYRITES. - TABLEAU 1. 

Production annuelle. 
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Valeur. 

59,604 
49,911 
55,767 
65,349 
80,139 
96,600 

156,644 
110,071 
120,585 

Valeur. 

2,427 
7,066 
5,272 
4,626 
2,332 
2,563 
8,227 
8,558 
6,901 
7,582 
3,298 
8,466 

21,855 
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PYRITES. - TABLEAU 2. 

Importations. - Soufre naturel* et soufre brut. 

Année Fiscale. Livres. Valeur. Livres. Valeur. 

27,401 
36,956 
40,329 
36,737 
37,463 
35,043 
43,651 
38,750 
25,318 
34,006 
44,276 
46,351 
67,095 
77,216 
61,558 
56,965 

1880 	  
1881 . 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  

1,775,489 
2,118,720 
2,375,821 
2,336,085 
2,195,735 
2,248,986 
2,922,043 
3,103,644 
2,048,812 
2,427,510 
4,440,799 
3,601,748 
4,769,759 
6,381,203 
5,845,463 
4,900,225 

1896 	  
1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 (9 mos.) 	 
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

6,934,190 
8,672,751 

38,026,798 
24,517,026 
21,128,656 
23,856,651 
24,640,735 
24,412,737 
19,364,730 
23,435,140 
43,047,672 
25,854,615 
51,806,739 
44,049,172 
42,943,340 
50,562,547 

63,973 
87,719 

373,786 
265,799 
215,433 
270,608 
325,307 
259,123 
204,663 
242,251 
436,156 
277,439 
517,249 
426,569 
430,632 
524,473 

• Soufre naturel, soufre brut ou fleur de soufre. 

PYRITES. - TABLEAU 3. 

Exportations de pyrites. 

Année. 	Tonnes. 	Valeur. 	Annee. 	lonnes. 

$ 
1894 	8,532 	33,205 	1903 	21,067 
1895 	7,705 	38,298 	1904 	18,279 
1896 	15,002 	33,837 	1905 	19,755 
1897 	15,096 	30,812 	1906 	26,050 
1898 	9,804 	26,387 	1907 	25,056 
1899 	15,599 	34,084 	1908 	17,283 
1900 	17,620 	41,182 	1909 	35,798 
1901 	24,971 	57,263 	1910 	30,434 
1902 	18,584 	50,178 	1911 	32,102 

PYRITES. - TABLEAU 4. 

Importations d'acide sulphurique. 

Année Fiscale. 	Livres. 	Valeur. 	Année Fiscale. 	Livres. 

$ 
1885 	774,764 	10,791 	1899 	165,637 
1886 	507,927 	7,930 	1900 	740,858 
1887 	678,603 	8,468 	1901 	448,608 
1888 	2,494,648 	35,415 	1902 	420,731 
1889 	181,652 	2,606 	1903 	102,314 
1890 	211,871 	2,927 	1904 	113,407 
1891 	177,627 	2,466 	1905 	920,804 
1892 	222,628 	2,837 	1906 	822,585 
1893 	172,422 	2,367 	1907 	733,151 
1894 	107,520 	1,648 	1908 	650,095 
1895 	174,605 	2,481 	1909 	241,388 
1896 	114,137 	1,430 	1910 	914,058 
1897 	977,446 	8,033 	1911 	2,486,992 
1898 	665,344 	5,536 
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Liste des firmes exploitant des mines de pyrites : 
The Eustis Mining Company, Eustis, Qué. 
The East Oanada Smelting Company, Limited., Weedon, Qué. 
The Nichols Chemical Company of Canada, Limited, Sulphide, Ont. 
The Canadian Sulphur Ore Company, Limited, Madoc, Ont. 
The Northern Pyrites Company, Dinorwic, Ont. 
The Lake Superior Power Company, Sault Ste. Marie, Ont. 



SEL. 

Le sel produit au Canada provient du sud-est de l'Ontario ; autrefois le 
Nouveau-Brunswick et le Manitoba en ont produit de légères quantités. 

Le total des ventes de sel en 1911 a été de 91,582 tonnes, valant $443,004 
non emballé au lieu de 84,092 tonnes, valant $409,624 en 1910, ce qui repré-
sente une légère augmentation. 

La moyenne des hommes employés a été de 225 et le total des salaires 
$123,040. Les emballages ont coûté $198,789 et la réserve à la fin de l'année 
était de 1,422 tonnes. 

Les chiffres de la production pour ces six dernières années donnant le 
total des ventes, leur valeur, emballage non compris, la valeur des emballages 
et la réserve pour chaque année ainsi que le nombre d'hommes employés et 
leurs salaires, et enfin la production totale annuelle depuis 1886 sont publiés 
dans les tableaux suivants. 

SEL. - TABLEAU 1. 
Production détaillée du sel„ de 1906 à 1911. 

19913. 	1901. 	1998. 	1999. 	1910. 	1911. 

	

.. 	. 	.. 	.., 	..Tonnes. 	76,762 	72,697 	79,975 	84,037 	84,092 	91,582 Ventes
. Valeur (emballage non 

	

compris) . 	.. 	.. 	.. 	$ 	329,130 	342,315 	378,798 	415,219 	409,624 	443,001 
Valeur de l'emballage. 	$ 	147,705 	149,823 	168,019 	175,612 	173,446 	198,789 
Réserve 	à 	la 	fin 	de 

l'année 	.. 	.. 	.. 	..Tonnes. 	6,365 	3,923 	5,631 	2,671 	2,474 	1,e2 

	

Hommes employés. 	.. 	No. 	210 	215 	207 	185 	208 	225 
Salaires. 	.. 	.. 	.. 	.. 	$ 	92,000 	95,667 	95,575 	96,116 	112,909 	123,040 

SEL. - TABLEAU 2. 

Production annuelle, 1886-1911. 

Année. Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

$ 
62,359 
60,173 
59,070 
32,832 
43,754 
45,021 
45,486 
62,324 
57,199 
52,376 
43,960 
51,348 
57,142 

59,339 
62,055 
59,428 
64,456 
62,452 
69,477 
67,340 
76,720 
72,697 
79,975 
84,037 
84,092 
91,582 

1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  
1896 	  
1897 	  
1898 	  

227,195 
166,sà4 
185,460 
129,547 
198,857 
161,179 
162,041 
195,926 
170,687 
160,455 
169,693 
225,730 
248,639 

1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

254,390 
279,458 
262,328 
292,581 
297,517 
321,778 
320,858 
329,130 
342,315 
378,798 
415,219 
41)9,624 
443,004 
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1910. 1911. 
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Comme l'indique le tableau ci-dessus l'industrie du sel se développe len-
tement mais constamment ; les chiffres obtenus en 1911 n'ont pas encore été 
dépassés. 

Les salines de l'Ontario Occidental sont étendues. Les couches de sel 
appartiennent à la formation Onondaga de l'époque silurienne et s'étendent 
de Kincardine au lac Erié en longeant le lac Huron et la rivière Détroit. Le 
bassin ainsi formé a une longueur de 150 milles  avec mie largeur maximum 
de 40 milles au centre et moindre aux deux extrémités. Son étendue est de 
2,500 milles carrés. Une idée de la richesse de ce dépôt peut être donnée par 
le fait qu'un trou de sonde de 1,517 pieds de profondeur à Goderich dans le 
comté de Huron a traversé six couches de sel variant en épaisseur de 6 à 35 
pieds tandis qu'à Windsor un puits de 1672 pieds a traversé quatre couches 
dont une, dit-on, mesure 250 pieds. 

Jusqu'ici l'industrie saline dans l'ouest de l'Ontario s'est bornée à *livrer 
du sel au commerce, mais la Canadian Salt Company à Sandwich a installé 
en 1911 une usine pour la fabrication de la soude caustique et du chlorure de 
chaux, usine qui a été mise en marche la dernière semaine de l'année. Les 
importations de quelques-uns des produits dérivés de la soude en 1910 et 1911 
sont données dans le tableau suivant. 

Livres 
importées. 

Livres Valeur. 	 Valeur. importées. 

Soude, cendre, ou barille.. 
Bichromate de sodium.. .. 
Coude caustique en paquets de 

25 livres ou plus.. .. 
Sel de soude.. .. 

	

35,596,006 	306,167 	44,682,937 	375,132 

	

878,777 	32,842 	327,307 	19,193 

	

13,848,170 	260,938 	13,708,922 	253,612 

	

9,715,272 	72,845 	10,202,422 	64,107 

	

17,728,543 	95,054 	13,782,241 	88,761 

	

767,846 	 800,805 

Comme elle existe actuellement dans l'ouest de l'Ontario l'industrie du 
sel ne s'occupe que de la production du sel de .table, du sel de cuisine et de 

-beurrerie, et d'une petite quantité de sel pour engrais. On obtient les eaux 
mères en pompant de l'eau dans des trous de sonde atteignant les couches de 
sel à l'aide d'un tuyau à enveloppe dont l'eau pure parcourt l'enveloppe exté-
rieure, tandis que l'eau chargée de sel remonte au centre. 11 se forme à l'ori-
fice du tuyau de larges cavités qui augmentent la surface de contact entre le 
sel et l'eau et, comme la roche n'est pas fissurée, les eaux mères remontent par 
la pression des pompes. Elles sont alors purifiées puis évaporées, soit sous 
l'action du vide, soit à l'air libre ; le sel est alors séché mécliniquement ou dans 
des fours avant d'être livré à la consommation. 

Ci-dessous sont données les analyses d'eaux mères provenant de puits de 
cette région, les quantités étant rapportées à 1000 parties en poids. 



1,193 
1,252 
2,773 
8,997 
6,510 
3,798 

5,927 
4,186 
6,112 
3,437 
7,709 
3,840 
2,488 
2,618 
5,055 
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Analyses d'eaux mères.' 

Chlorure 	Chlorure 	Chlorure 	Sulfate 	 Degrés 
de 	de 	le Magné- 	de 	Densité. à. l'aréo- 

Sodium. 	Calcium. 	sium. 	Calcaire. 	 mètre. 

Goderich, 	échantillon 	pris 
le 19 août 	1866.. 	..; 	.. 	259.000 	0.432 	0.254 	1.882 	1.205 	100 

Goderich, même puits, le 5 
novembre 1868 	.. 	.. 	... 	236.410 	0.190 	0.410 	4.858 	1.187 	92 

Puits de Clinton 	.. 	.. 	,. 	204.070 	0.470 	0.184 	5.583 	1.157 	80 
Kincardine.. 	. . 	.. 	.. 	.. 	241,350 	0.849 	0.230 	3.264 	1.191 	94 

I par le Dr T. Sterry Hunt, Service Géologique du Canada. 

Exportations et Importations. 

On n'exporte du Canada que des quantités relativement faibles de sel ; 
les exportations en 1911 ont été de 456,600 livres valant $5,055. 

Les importations de sel sont au contraire importantes ; en 1911, le sel 
importé et payant droit comprenait: le sel par wagons (droit de 5 cents pour 
100 livres), 16,818 tonnes valant $53,162, et le sel en sacs, barils ou autres em-
ballages (droit de 71/2 cents par cent livres), 6,358 tonnes valant $56,631. 

Le sel importé du Royaume-Uni ou des possessions britanniques ou im-
porté pour l'emploi des pêcheries maritimes ou du golfe est exempt de droit ; 
on en a importé 101,174 tonnes valant $326,325, ce qui donne pour le sel im-
porté un total de 124,350 tonnes valant $436,118. 

Les exportations et importations depuis 1880 sont publiées dans les ta-
bleaux suivants : 

SEL. - TABLEAU 3. 

Exportations. 

Valeur. 

46,211 
44,627 
18,350 
19,492 
15,291 
18,756 
16,886 
11,526 
3,987 
2,390 
1,166 
1,277 

504 
1,267 
1,120 

959 
899 

Valeur. Année. 

1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  
1896 	  

Boisseaux. 

467,641 
343,208 
181,758 
199,733 
167,029 
246,794 
224,943 
154,045 

15,251 
8,557 
6,605 
5,290 
2,000 
4,940 
4,639 
4,865 
3,842 

Année. 

1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  

1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

Boisseaux. 

5,383 
5,202 

11,205 
37,653 
39,224 

9,331 

Livres 

1,915,648 
1,006,036 
1,447,728 

618,707 
2,222,542 

529,229 
276,765 
275,200 
454,600 



3,916 
6,355 

12,318 
36,223 
38,949 
31,726 
39,181 
35,670 
32,136 
38,968 
57,549 
59,311 
65,963 
79,838 
53,336 
29,881 
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' SEL. - TABLEAU 4. 

Importations : - Sel payant droits. 

r 

Année Fiscale. Livres. Valeur. Année Fiscale. Livres. 	Valeur. 

1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  

726,640 
2,588,465 
3,679,415 

12,136,968 
12,770,950 
10,397,761 
12,266,021 
10,413,258 
10,509,799 
11,190,088 
15,135,109 
15,140,827 
18,648,191 
21,377,339 
15,867,825 

8,498,404  

1896 	  
1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 (9 mois) 	 
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

	

7,665,257 	$ 

	

11,911,766 	24,550 

	

11,068,785 	33,470 

	

11,781,453 	32,792 

	

11,028,337 	32,839 

	

11,625,688 	30,180 

	

13,892,849 	34,087 

	

14,554,693 	39,605 

	

29,779,183 	41,765 

	

18,473,868 	73,82ti 

	

21,366,064 	58,056 

	

21,834,435 	59,805 

	

31,019,400 	58,553 

	

31,653,900 	79,341 

	

35,230,000 	83,660 

	

39,251,300 	83,013 
94,461 

Livres. 

1911. 

Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

1910. 

Sel fin, en wagons, N.D.A (a) .. 
Sel, N.D.A., en sacs, barils, ou autres em-

ballages (b) 

24,2.75,700 

10,954,300 

35,230,000 

	

41,703 	27,970,500 	45,178 

	

41,340 	11,280,800 	49,283 

	

83,043 	39,251,300 	94,461 

(a) Droit, 5e. par 100 livres. (b) Droit, 71/2 c. par 100 livres. 

SEL. - TABLEAU 5. 	• 

Importations : - Sel ne payant pas de droits. * 

Année Fiscale. Livres. Valeur. Année Fiscale. Livres. 	Valeur. 

1880. 
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	  
1885 	  
1886 	  
1887 	  
1888 	  
1889 	  
1890 	  
1891 	  
1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  

212,714,747 
231,640,610 
166,183,962 
246,747,113 
225,390,121 
171,571,209 
180,205,949 
203,042,332 
184,166,986 
180,847,800 
158,400,075 
195,491,410 
201,831,217 
191,595,530 
196,668,730 
201,691,248 

400,167 
488,278 
311,489 
386,144 
321,243 
255,719 
255,359 
285,455 
220,975 
253,009 
252,291 
321,239 
314,995 
281,462 
328,300 
332,711 

1896 	  
1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 (9 mois) • • • • 
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911* 	  

205,005,100 338,888 

	

215,844,484 	312,117 

	

202,634,927 	293,410 
183,046,365 267,520 
193,554,550 295,253 
216,271,603 339,887 
238,648,737 385,629 
232,708,675 361,185 
198,634,047 338,082 
196,907,500 340,954 
203,080,000 352,214 
139,459,900 240,841 
200,944,800 350,878 
232,237,700 376,961 
232,559,900 382,210 
205.784,700 330,251 

• Le sel importé du Royaume-Uni, ou de quelque possession britannique, ou im-
porté pour l'usage des pêcheries de la mer ou du golfe. 
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MiMeriteffleme 
Consommation de sel an Canada en 1910 et 1911. 

1910. 1911. 

Livres. Valeur. Livres. 	Valeur. 

Sel de production canadienne.. .. 
Moins les exportations.. .. 

168,184,000 
275,200 

409,624 
2,618 

	

183,164,000 	443,004 

	

454,600 	5,055 

Importations de sel payant des droits. 
exempt de droits.. .. 

167,908,800 
35,230,000 

232,559,900 

407,006 
83,043 

382,210 

	

182,709,400 	437,949 

	

39,251,300 	94,461 

	

205,784,700 	330,251 

435,698,700 872,259 427,745,400 	862,661 

Liste des compagnies exploitant le sel 

Compagnie. Adresse. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

The Canadian Salt Co., Ltd.. . 
if 	 ég 	

" 	 (Usine de Sandwich) 
The Western Salt Co., Ltd.. .. 
Dominion Salt Co., Ltd.. .. 
The Elarton Salt Works Co., Ltd.. .. 

Parkhill Salt Co.. .. 
Exeter Salt Works Co.. .. 
Western Canada Flour Mills Co., Ltd.. .. 
North American Chemical Co. (J. Ransford) 
Stapleton Salt Works (Jno. Ransford) 
Grey, Young and Sparling Co., of Ont., Ltd.. .. 
Ontario People's Salt and Soda Co., Ltd .. 

Windsor, Ont. 
if 

Mooretown, Ont. 
Sarnia, Ont. 
Hyde Park Corner, 

Ont. 
Parkhill, Ont. 
Exeter, Ont. 
Goderich, Ont. 

di 	 et 

Clinton, Ont. 
Wingham, Ont. 
Kincardine, Ont. 



DIVERS PRODUITS NON MF/PALLIQUES. 

ARSENIC. 

La seule quantité d'arsenic produite au Canada en 1911 a été celle récu-
pérée par les usines de Copper Cliff, Deloro, Thorold et Orillia dans l'Ontario, 
en traitant les minerais du district de Cobalt. 

La production totale de l'oxyde arsénieux en 1911 a été de 2,097 tonnes, 
valant $76,237. Elle avait été en 1910 de 1502 tonnes, valant $75,328, aux-
quelles il faut ajouter 547 tonnes de minerai arsenical ou concentré valant 
$5,716 expédiées à Goldboro, Nouvelle-Ecosse, par the New England Mining 
Company. Ce concentré arsenical avait été obtenu du concentré traité pour 
l'extraction de l'or par le procédé au bro.mocyanure. La New England Min-
ing Company n'a pas traité de minerai en 1911. 

Les exportations d'oxyde arsénieux ont été en 1911, d'après le rapport des 
Douanes, 4,125,538 livres, valant $81,761, au lieu de 4,512,673 livres valant 

 $173,932 en 1910. 
Les importations d'oxyde arsénieux en 1911 ont été de 7,338 livres, va-

lant $158, et celles de sulfure d'arsenic de 330,170 livres, valant $6,665. Les 
importations d'oxyde arsénieux en 1910 avaient été de 260,415 livres, valant 
$6,781 et celles de sulfure d'arsenic de 257,451 livres valant $8,946. 

Aux termes de l'acte "pour encourager l'affinage des métaux au Ca-
nada" voté en 1907 et amendé en 1912, une prime de/2  cent par livre est 
payée par le gouvernement d'Ontario sur l'acide arsénieux obtenu des minerais 
de mispickel et non de minerais contenant de la smaltite, de la niccolite ou de 
la cabaltine, la prime totale ne devant pas • dépasser $15,000 par an. Cette 
prime cessera d'être payée en 1917. 

Le texte complet de l'acte est donné à l'article Cobalt. 
Il faut remarquer qu'aux termes de cet acte la prime ne peut être accordée 

à la production actuelle d'arsenic qui provient entièrement du district de 
Cobalt. 

Les tableaux siiivants donnent la production de «minerais arsenicaux et 
d'oxyde arsénieux et les importations et exportations d'arsenic. 
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MINERAI  
ARSENICAL. 

ACIDE 
ARSÉNIEUX. 

Année. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

	

440 	17,600 

	

120 	5,460 

	

30 	1,200 

	

30 	1,200 

	

Rien. 	Rien. 

	

25 	1,500 

	

20 	1,000 

	

Rien. 	Rien. 

	

7 	420 

	

Rien. 	Rien. 

	

57 	4,872 

	

303 	22,725 

	

695 	41,676 
800 48,000 
257 

	

201 	14,058 

	

330 	36,209 
715à 41,060 

	

1,129 	64,100 

	

1,502 	75,328 

	

2,097 	76,237 

Exportations d'acide arsénieux. 

Année 

1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  

Valeur. 

	

547,698 	16,192 1907 

	

395,573 	10,583 	1908 

	

146,000 	6,900 1909 

	

108,000 	5,400 1910 

	

271,063 	5,981 	1911 

Livres. 	Valeur. 
 	- 

$ 
613,504 	10,850 

1,913,732 	43,493 
3,111,249 	119,673 
4,512,773 	173,932 
4,125,558 	81,761 

Année Livres. 

11,094 
17,506 

3,346 
5,710 

1885.. . 
1886.. . 
1887.. . 
1888.. . 
1889.. . 
1890.. . 
1891.. . 
1892-3.. 
1894.. . 
1895-8.. 
1899.. . 
1900.. . 
1901.. . 
1902.. . 
1903.. . 
1904-5 . 
1906.. . 
1907.. . 
1908.. 
1909.. 
1910.. . 
1911.. . 

656 
986 
224 
547 

Année 
Fiscale. 

Année 
Fiscale. 

Valeur. Année 
Fiscale. 

Livres. Valeur. Livres. Valeur. Livres. 

1880.... 
1881.... 
1882.... 
1883.... 
1884.... 
1885.... 
1886.... 
1887.... 
1888.... 

18,197 
31,417 

138,920 
51,953 
19,337 
49,080 
30,181 
32,436 

27,510 

1889.... 
1890.... 
1891.... 
1892.... 
1893.... 
1894.... 
1895.... 
1896.... 
1897.... 

69,269 
138,509 
115,248 
302,958 
447,079 
292,505 

1,115,697 
664,854 
152,275 

1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903.... 	 
1904 	 
1905 	 

1906 Ex. d. dr. 

291,967 
582,383 
230,730 
159,263 
106,857 
298,375 
414,065 
268,274 
446,975 

14,270 
24,203 
11,035 
8,361 
6,004 

11,824 
12,421 
7,661 

19,169 

2,434 
4,474 
4,027 
9,365 

12,907 
10,018 
31,932 
27,523 

8,378 

576 
1,079 
3,962 
1,812 

773 
1,566 

961 
1,116 
1,016 

25C 

Production annuelle d'Arsenic. 

Importations annuelles d'arsenic, de 1880 à 1906. 



BLANC DE MEUDON 

(b) CnArE(a) 

Année fiscale. 
Valeur. Qtx. I Valeur. 

Année fiscale. 
Valeur. Qtx: Valeur. 

1880 	 
1881 	 
1882 	 
1883 	 
1884 	 
1885 	 
1886 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 

84,115 
47,480 
36,270 
76,012 
76,268 
67,441 
65,124 
47,246 
76,619 
84,65$ 
96,243 
84,679 

102,985 
88,835 

103,633 
102,751 

1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 
1904 	 
1905 	 
1906 	 

	

1907 (9 mos 	) 
190p 	 
1909 	 
1910 	 

'1911 	 

6,467 
7,432 
9,338 

10,461 
12,212 
11,629 
11,337 
16,497 
19,163 
20,896 
23,853 
17,446 
24,122 
24,066 

,29,566 
36,776 

113,791 
102,453 
166,293 
134,884 
127,455 
209,868 
153,982 
139,804 
186,919 
198,485 
160,030 
128,018 
228,699 
150,484 
206,641 
254,839 

27,322 
22,541 
25,761 
34,310 
34,575 
60,878 
42,136 
39,867 
42,507 
51,215 
44,876 
33,453 
63,499 
45,314 
76,404 
97,338 

26,092 
16,637 
16,318 
29,334 
28,230 
23,492 
25,533 
15,191 
20,508 
22,735 
27,471 
27,504 
26,867 
25,563 
26,649 
25,441 

BLANC DE MEUDOls 
(b) CRAIE(a) 

2,117 
2,768 
2,882 
5,067 
2,589 
8,003 
6,583 
5,635 
5,865 
5,336 
7,221 
8,193 
9,558 
9,966 

11,308 
7,730 
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Importations d'acide arsénieux et de sulfure d'arsenic. 

ACIDE ARSÉNIEUX.*  SULFURE D'ARSENIC.*  

Livres. Valeur. 	Livres. 	Valeur. 
Total. Année Fiscale. 

1907 (9 mois) 	 
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  

$ 	 $ 	 $ 

	

252,473 	16,011 	95,843 	6,116 	22,127 

	

378,174 	26,804 	125,322 	7,531 	34,335 

	

128,612 	4,064 	389,815 	14,575 	18,639 

	

27,066 	1,410 	301,563 	11,485 	12,895 

	

254,347 	6,705 	257,996 	8,093 	14,698 

• Exempt de droit. 

CRAIE ET BLANC DE MEUDON. 

On ne produit pas ces substances au Canada, mais les chiffres suivants 
concernant leurs importations donneront une idée de Pimiportance de leur 
consommation. 

Importation annuelle de craie et blanc de Meudon, de 1880 à 1911. 

( a) Cra'e préparée. Droit, 20 pour cent. 	(b) Blanc d'Espagne, blanc de 
peintres et blanc de Meudon. Exempts de droits. 

29976 - 17 
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FLUORINE. 

On a signalé l'existence de fluorine sur le lot 1, concession IV du canton 
de Madoc, comté d'Hastings, Ontario, et on a obtenu quelques beaux cristaux 
de ces dépôts. En 1905 M. S. Wellington de Madoc exploita ce gisement 
et 12 tonnes furent expédiées à Port Hope. En 1910, 200 tonnes ont été ex-
traites, dont 2 tonnes valant $15.00 et, en 1911, 34 tonnes valant $238.00 
ont été expédiées aux usines de Deloro et à la Canadian Steel Foundries Ltd, 
à Welland. 

Les importations de fluorine ne sont pas publiées séparément dans le 
rapport des douanes, mais on emploie une grande quantité de ce minéral 
dans les hauts fourneaux des aciéries; on en a ainsi consommé en 1910, 7,461 
tonnes, et en 1911, 8,067 tonnes. 

Les importations d'acide hydrofluosilicique ont été:— 

Livres 

	

Année fiscale, 1910.. .. 	.. 433,680 	22,622 
do 	1911.. .. 	 234,380 	12,324 
do 	1912.. .. 	 167,112 	9,137 

1VIAGNESITE. 

La magnésite se rencontre au Canada dans les cantons de l'Est de la 
province de Québec, dans le canton de Grenville, comté d'Argenteuil de la 
même province, et aussi à Atlin, en Colombie. 

Les dépôts du canton de Grenville sont les seuls exploités; on a expédié 
en 1911, 791 tonnes valant $5,531. Le gisement se trouve à environ 12 
milles de Calumet sur le Canadian Pacifie Railway et est exploité par la 
Canadian Magnesite Company de Montréal. Les travaux sont sur la moitié 
nord du lot 18, concession XI et sur la moitié nord du lot 15, concession IX 
du canton de Grenville. 

Le surintendant des Mines de la Province de Québec a déclaré que des 
travaux importants avaient été faits sur cette propriété en 1911 et qu'il y 
avait maintenant plus de 100,000 tonnes de magnésite prêtes à être expédiées. 
Un four à calciner ayant une capacité de 12 à 15 tonnes a été installé, ainsi 
qu'un atelier de broyage. Il est probable que les premiers envois de magné-
site calcinée seront faits en mai 1912. 

Les expéditions de minéral brut en 1910 ont été de 323 tonnes valant 
$2,160. En 1909 elles avaient été de 330 tonnes valant $2,508, et en 1908 
de 120 tonnes valant $840. 



Tonnes. 

48,376 
56,585 
44,741 
56,924 
88,205 
60,526 

Valeur. 

65,765 
124,148 
52,830 
71,285 
91,051 
83,865 

1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 
1902 • 
1903.. .. 
1904.. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907 (9111o1s).. 
1908.. 
1909.. .. 

1911 Ex. de droit. 

2,200 
1,659 
1,678 
2,058 
1,709 
1,443 
1,313 
5,073 
2,385 
1,211 
2,617 
1,929 
1.244 
1,301 
1,521 
1,881 

2,174 
3,415 
2,773 
2,595 
2,876 
2,106 - 
3,858 
2,762 
4.409 
4,475 
8,347 

12,960 
19,166 
6,909 
9,531 

10,634 

QUARTZ. 

Les usines métallurgiques qui traitent les minerais de cuivre nickelif ère 
emploient de grandes quantités de quartz. On s'en. sert également dans la 
fabrication du ferrosilicimn, et le quartz pulvérisé est employé, par les fabri-
cants d'appareils sanitaires et d'objets émaillés. 

La production, en 1911, a été de 60,526  tonnes  valant $83,865 au lieu 
de 88,205 tonnes valant $91,951 en 1910, et de 56,924 tonnes valant $71,285. 
en 1909. 

Les importations de quartz cristallisé en 1911 ont été de 394 tonnes 
valant $7,518, et les importations de silex, de 3,766 tonnes valant $49,106. 

C'est la première fois en 1911 qu'on signale la production de silex au, 
Canada. Une seule compagnie s'occupe de cette exploitation: The Canada 
Pebble Company of Port Arthur, Ont., et ses chantiers sont à Jackfish, Ont: 
Cette production est incluse dans celle de quartz. 

Les chiffres concernant la production. annuelle de quartz autant qu'on 
a pu l'obtenir sont données dans le tableau suivant:- 

Production annuelle de quartz. 

	

Année. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année. 

$ 

	

200 	1,000 	1900-1905.. 	.. 	.. 	.. 
1891-2. 

	

100 	500 	1907.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 
1894-5-6.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	10 	50 	1908.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 
1897.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	................ 	1909.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 
1898.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	284 	570 	1910.. 	. 	.. 	.. 	.. 	.. 

	

600 	1,260 	1911.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 

Importations de quartz cristallisé. 

Qtx. Qtx. Année Fiscale. Valeur. Année Fiscale. Valeur. 

1880. 
1881.. 
1882.. 
1883.. 
1884.. 
1885.. 
1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 

5,252 
3,251 
3,283 
3,543 
3,259 
3,527 
2,520 

14,533 
4,808 
5,130 
1,768 
3,674 
1,429 
2,447 
2,451 
2,882 

3,289 
2,564 
3,104 
3,951 
4,021 
3,562 
4,388 
3,514 
5,547 
8,931 
7,465 

11,964 
24,938 

6,206 
11,460 
11,348 
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TALC 

On ixploite le talc dans la province d'Ontario et deux mines de ce mi-
néral ont été en activité en 1911, l'une à Madoc et l'autre à Eldorado, tous 
deux dans le comté d'Hastings. 

lia production a beaucoup augmenté en ces deux ou trois dernières an-
nées; les expéditions en 1911 ont été de 7,300 tonnes valant $22,100 au lieu 
de 7,112 tonnes valant $22,308 en 1910 et 4,350 tonnes valant $10,300 en 
1909. 

Autrefois le talc était exporté aux Etats-Unis et employé pour la fabri-
cation des cosmétiques. Aujourd'hui une usine a été construite à Madoc 
pour le broyage du talc et sa préparation commerciale. La plus grande par-
tie du produit ainsi obtenu est vendue au Canada et on en utilise beaucoup 
dans la fabrication du papier. 

Les compagnies exploitant le talc sont:- 
Messrs. Cross & Wellington, Madoc, Ont. 
The Canadian Talc & Silica Co., Madoc, Ont. 

MM. Cross et Wellington ont exploité le talc depuis bien des années. 
Leur talc est vendu surtout à Geo. H. Gillespie & Co qui ont une usine pour 
la préparation du talc à Madoc. La Canadian Talc & Silica Co a commencé 
à exploiter sa mine en 1910; elle a construit l'année dernière une usine à 
Eldorado. 

Production annuelle de stéatite et de talc. 

Année. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année. 	Tonnes. 	Valeur. 

$ 	 $ 

	

50 	400 	1899.. 	.. 	.. 	.. 	. 	. 	450 	1,960 

	

100 	800 	1900.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,420 	6,365 

	

140 	280 	1901.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	259 	842 

	

195 	1,170 	1902.. 	.. 	.. 	.. 	. • 	• • 	- 689 	1,804 

	

917 	1,239 	1903.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	990 	2,739 

	

1891.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,374 	Rien 	1904.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	840 	1,875 

	

1892.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	717 	6,240 	1905.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	500 	1,800 

	

1893.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	Rien 	1,920 	1906.. 	.. 	.. 	. • 	• • 	• • 	1,234 	3,030 

	

916 	1,640 	1907.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,534 	4,602 

	

475 	2,138 	1908.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	1,016 	3,048 

	

410 	1,230 	1909.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	4,350 	10,300 

	

157 	350 	1910.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	7,112 	22,308 

	

405 	1.000 	1911.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	7.300 	22  1 nn 
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MAntRIAUX DE CONSTRUCTION Fir PRODUITS ARGILEUX. 

Sont étudiés ici les ciments, les produits argileux tels que la brique, les 
tuyaux d'égouts et de drainage, etc., la chaux, les briques siliceuses, les 
sables et graviers, l'ardoise, la pierre à bâtir et autres pierres y compris les 
granits, les marbres, les calcaires, les grès, etc. En ce qui concerne les sables 
et graviers on n'a pu obtenir de chiffres complets concernant la production 
au Canada, mais on publie ici le chiffre d'exportations. Les chiffres concer-
nant la pierre ne comprennent pas celle qui a été employée pour faire du ci-
ment ou de la chaux. Bien que toutes ces données aient été relevées avec 
tout le soin possible, il y a sans aucun doute une large proportion de la 
pierre employée pour les fondations, la construction des routes et des voies 
ferrées dont on n'a pu tenir compte. 

La valeur totale de la production de ces matériaux de construction en 
1911 a été, d'après les chiffres obtenus, de $22,709,611 au lieu de $19,627,592 
en 1910, soit une augmentation de $3,082,019 ou 15%. La production totale 
en 1909 avait été de $16,533,349, ce qui donnait pour 1910 une augmentation 
de $3,094,243 ou de 18.7%. 

La consommation canadienne des produits de cette catégorie a augmenté 
probablement plus rapidement encore que la production. Basée sur les chif-
fres de la production et ceux des exportations et importations, elle a été en 
1911 à peine inférieure à $30,000,000 au lieu de $25,250,000 en 1916 et 
$20,350,000 en 1909, donnant ainsi une augmentation respective de 18% et 
de 24%. 

L'augmentation importante de la consommation en matériaux de cons-
truction n'est que le résultat naturel des progrès du pays. L'accroissement 
normale de la population, aidé d'une immigration importante, a provoqué la 
construction de villes nouvelles, de chemins de fer, de routes et de travaux 
publics de toutes natures. 

Les permis de construction des principales villes en sont une preuve par-
mi beaucoup d'autres: ceux-ci dans trente-quatre villes en 1911 ont atteint 
$32,000,000 au lieu de $29,000,000 en 1910, soit une augmentation de 28%. 
1910 présentait une augmentation analogue sur 1909 de près de 46%. 

Le tableau suivant donne un résumé de la production de matériaux de 
construction et de produits argileux depuis 1907. 
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— 	 1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 

$ 	 $ 	$ 	$ 	$ 

Dinient .. 	.. 	• • 	• • 	. - .. 	3,781,371 	3,709,954 	5,345,802 	6,412,215 	7,644,537 
Produits argileux. 	.. 	.. 	.. 	5,772,117 	4,500,702 	6,450,840 	7,629,956 	8,359,933 
naux.. 	.. 	• • 	• • 	.. 	.. 	.. 	974,595 	712,947 	1,132,756 	1,137,079 	1,517,599 
Briques siliceuses. 	.. 	.. 	.. 	167,795 	152,856 	201,650 	371,857 	442,427 

	

ab le  et gravier (exportat.) 	119,853 	161,387 	256,166 	407,974 	408,110 
Ardoise.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	20,056 	13,496 	19,000 	18,492 	8,248 
Pierre.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	2,027,262 	2,088,613 	3,127,135 	3,650,019 	4,328,757 

Tota1 .. 	.. 	.. 	.. 	12,863.049 	11,339,955 	16,533,349 	19,627,592 	22,709,611 

L'augmentation du chiffre de ventes du ciment de 1911 à 1910 a été de 
19%; les produits argileux ont augmenté de 9.6%, la pierre de 18.6%, la 
chaux de près de 29%, la brique siliceuse de 15.6%. La production d'ar-
doise n'a jamais été importante, mais elle a diminué en 1911. 

Les exportations des produits de cette catégorie ont été relativement 
faibles, n'ayant eu une valeur que de $484,047 en 1911 dont les sables et gra-
viers représentaient 90%. Les importations au contraire ont atteint $7,710, 
552 et ont été ainsi réparties : ciment de Portland $834,876, produits argi-
leux $5,156,544; chaux $161,985; sables et graviers $246,613; ardoise $169, 
685 et pierre $1,140,846. 



CIMENT. 
l• 

Le ciment produit au Canada pendant ces dernières années, bien que 
classé sous le nom de ciment Portland, comprend une certaine quantité de 
ciment pouzolane fait de scories de haut fourneaux à Sydney, et une petite 
quantité de Portland naturel fait à Babcock, Manitoba, à 75 milles au sud-
ouest de Winnipeg sur le Canadian Northern Railway. 

On a fabriqué en tout, en 1911, d'après le rapport des fabricants, 5,677, 
539 barils de ciment . de 350 livres chacun, soit 993,569 tonnes, au lieu de 
4,396,282 barils, soit 769,349 tonnes en 1910, ce qui représente une augmen-
tation de 1,281,257 barils ou au delà de 29%. 

On en a vendu en 1911, 5,692,915 barils, soit 996,260 tonnes, au lieu de 
4,753,975 taras ou 831,946 en 1910, ce qui représente une augmentation de 
938,940 barils ou près de 20%. 

La consommation de ciment Portland en 1911, y compris le ciment im-
porté, a été de 6,354,831 barils de 350 livres, soit 1,112,095 tonnes, au lieu 
de 5,103,285 barils ou 893,075 tonnes en 1910, ce qui représente une augmen-
tation de 1,251, 546 barils ou près de 25%. 

L'industrie du ciment a rapidement augmenté d'importance et la valeur 
de sa production n'est dépassée dans les produits non métalliques que par la 
houille et les produits argileux. 

3,010 hommes en moyenne ont été employés à la fabrication du ciment 
en 1911 et leur salaire a .été de $2,103,838. 

L'augmentation de production annuelle a presque quadruplé depuis 1905. 
La production par habitant en 1911 a été 278 livres de ciment au lieu de 79 
livres en 1905 tandis que la consommation a augmenté pour la même période 
de 115 à 310 livres. 

Une augmentation analogue de la production et de la consommation a 
pris place aux Etats-Unis où la production annuelle dépasse actuellement 
75,000,000 de barils. 

La production par habitant aux Etats-Unis a été en 1910, d'environ 332 
livres au lieu de 204 livres en 1905. 

Les chiffres concernant le total des ventes annuelles de ciment naturel 
et Portland depuis 1887 sont donnés dans le tableau suivant:— 
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1887 . 
1888 . 

1890 .. 
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Production annuelle de ciment.* 

Ciment naturel. ' Ciment Portland. Total. 

Année civile. 

Barils. Valeur. Barils. 	Valeur. 	Barils. Valeur. 

$ 	I 

	

69,843 	81,909 
50,668 35,593 

	

90,846 	69,790 Rien 	Rien 	90,474 69,790 

	

87,521 	74,822 	14,695 	17,583 	102,216 	92,405 

	

90,847 	103,479 	2,633 	5,082 	93,479 108,561 

	

88,187 	94,912 	29,221 	52,751 	117,408 147,663 

	

126,673 	130,167 	31,924 	63,848 	158,597 194,015 

	

72,965 	74,842 	35,177 	69,795 	108,142 144,637 

	

66,219 	60,795 	62,075 	112,880 	128,294 173,675 

	

70,705 	60,500 	78,385 	141,151 	149,090 201,651 

	

85,450 	65,893 119,763 209,380 205,213 275,273 

	

87,125 	73,412 163,084 324,168 	250,209 397,580 

	

147,387 	119,308 255,366 513,983 396,753 633,291 

	

125,428 	99,994 292,124 562,916 417,552 662,910 

	

133,328 	94,415 317,066 565,615 450,394 660,030 

	

127,931 	98,932 594,594 1,028,618 	722,525 1,127,550 

	

92,252 	74,655 627,741 1,150,592 	719,993 1,225,247 

	

56,814 	50,247 910,359 1,287,992 	967,172 1,338,239 

	

14,184 	10,274 1,346,548 1,913,740 1,360,732 1,924,014 

	

8,610 	6,052 2,119,764 3,164,807 2,128,374 3,170,859 

	

5,775 	4,043 2,436,903 3,777,328 2,441,868 3,781,371 

	

1,044 	815 2,665,289 3,709,139 2,666,333 3,709,954 

	

0 	0 4,067,709 5,345,802 4,067,709 5,345,802 

	

0 	0 4,753,975 6,412,215 4,753,975 6,412,215 

	

0 	0 5,692,915 7,644,537 5,692,915 7,644,537 

Quantités vendues ou expédiées. 

Le ciment en 1911 a été produit par 24 usines ayant ensemble une capa-
cité quotidienne de 28,810 barils et réparties ainsi: une en Nouvelle-Ecosse, 
employant des scories de hauts fourneaux, une dans le Manitoba fabricant du 
ciment Portland naturel, une en Colombie Britannique, trois dans l'Alberta, 
trois dans la province de Québec se servant de calcaire et d'argile et quinze 
dans l'Ontario dont onze emploient de la marne, et trois du calcaire. 

-Un tableau comparatif des chiffres obtenus en 1910 et 1911 est donné 
ci-dessous:- 



270,766 

0.08 

Portland, en 1910 et 1911. 

1911. Augmen-
tation. 

Dimi-
nution. 

1910. 

Ciment vendu.. .. 	„Bis. 
Ciment manufacturé.. 	" 
Réserve, janv. 1.. 	" 
Réserve, déc. 31. .. 	" 

Valeur du ciment vendu.. $ 
Prix moyen par baril.. .. " 
Salaires.. " 
Ouvriers employés.. 

Importations de ciment 
Portland.. .. 

Valeur du ciment.. .. 	$ 
Prix moyen par baril.. .. " 

4,753,975 5,692,915 
4,396,282 5,577,539 
1,189,731 918,965 

832,038 903,589 

6,412,215 7,644,537 

	

1.35 	1.34 
1,409,715 2,103,838 

	

2,220 	3,010 

349,310 661,916 
468,046 834,879 

1.34 	1.26 

938,940 
1,281,257 

71,551 

1,232,322 

694,123 
790 

3i2,606 
366,833 

19.8 
29. 1  

8.6 

19.2 

49.2 
35.6 

89. 5  
78.4 

0.01 

5 . 9 

Consommation totale de .. 
ciment au Canada.. ..B1s. 

Nombre d'usines.. .. 
Capacité quotidienne totale des 

usines au 31 déc... .. ..B1s. 

5,103,285 6,354,831 1,251,546 

2 

2,975 

24.5 

9 . 1 

11.5 

22 

25,835 

24 

28,810 

22.8 

0.9 
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Comparaison de la production, de la vente, et des importations de ciment 

L'augmentation remarquable de la production et de la vente du ciment 
a déjà été signalée. Il faut en outre remarquer que la réserve au 31 dé-
cembre était d'environ 900,000 barils. Le prix moyen par baril à l'usine est 
resté constant à $1.34. Il y a eu une augmentation sensible dans le nombre 
des ouvriers et dans le chiffre des salaires payés. Les importations de ciment 
Portland ont beaucoup diminué, en fait de près de 90%. Le prix moyen 
par baril de 350 livres de ciment importé présente cependant une baisse de 
6%, $1.26 au lieu de $1.34 en 1910. 

L'augmentation du nombre des usines et de leur capacité totale n'est pas 
due à la construction de nouvelles usines mais à la reprise des travaux à 
Exshaw dans l'Alberta et à l'usine de Point Ann. appartenant à la Canada 
Cement Company de Belleville, Ont., deux usines qui ne fonctionnaient pas 
en 1910. 

Sur l'ensemble du ciment fait en 1911, 1,626,857 barils ont été faits 
de marne et 4,050,682 barils de calcaire et de scories. En 1910, 1,214,479 
barils avaient été faits de marne et 3,181,803 barils de calcaire et scories, 
tandis qu'en 1909, 810,706 barils avaint été faits de marne et 3,336,002 barils 
de calcaire et scories. Toutes les nouvelles usines construites en ces dernières 
années ont été des usines pour le traitement des calcaires. La proportion 
du ciment fait de marne en 1908 était d'environ 45% de la production totale 
tandis qu'elle n'était plus que de 28% en 1911. 



Tarif 
préférentiel 
britannique. 

Tarif 
intermédiaire. 

Tarif 
général. 

Ciment, Portland et chaux hydraulique en ba-
rils ou en sacs, le poids de l'emballage étant 
inclus dans le poids pour 100 livres payant 

8 cents 
Sacs dans lesquels le ciment ou la chaux men-

tionnés au paragraphe précédent sont im- 
15%  

11 cents 	 

20%  

121/2 cents.. 

20%  
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Les chiffres concernant la production annuelle de ciment Portland de-
puis 1897, y compris la quantité fabriquée, les réserves au 31 décembre, la 
valeur des ventes, etc., sont donnés dans le tableau ci-dessous :- 

Production annuelle du ciment Portland. 

Nombre 
Année. d'usines. 

Quantité 
fabriquée. 

Quantité 
vendue. 

Réserve 
au 31 déc. 

Valeur 
des ventes. 

Moyenne 
par baril. 

Capacité 
par jour. 

Barils. 	Barils. 	Barils. 	 $ e ts . 	Barils.  

	

119,763  	209,380 	1 75 	 

	

163,084  	324,168 	1 99 

	

255,366  	513,983 	2 01 

	

292,124  	562,916 	1 91 
4 	360,160 	317,066 	58,094 	565,615 	1 78 	 
8 	562,335 	594,594 	33,446 1,028,618 	1 73 	3,900 
9 	714,136 	627,741 	128,386 	1,150,592 	1 83 	4,850 

10 	908,990 	910,358 	112,051 	1,287,992 	1 41 	 

	

13 1,541,568 	1,346,548 	306,466 	1,913,740 	1 42 	8,000 

	

15 2,152,562 	2,119,764 	302,356 3,164,807 	1 49 	10,500 

	

17 2,491,513 '2,436,093 	354,435 3,777,328 	1 55 	14,400 

	

23 3,495,961 	2,665,289 	1,214,021 3,709,139 	1 39 	27,500 

	

22 4,146,708 4,067,709 1,777,238 5,345,802 	1 31 	23,050 

	

22 4,396,282 4,753,975 	832,038 6,412,215 	1 35 	25,835 

	

24 5,677,539 5,692.915 	903,589 7,644,537 	1 34 	28,810 

1897..... 
1898..... 
1899..... 
1900.... 
1901.... 

1902..... 
1903..... 
1904..... 
1905..... 
1900..... 
1907..... 
1908..... 
1909..... 
1910..... 
1911.... 

Importations et exportations.-On a exporté du Canada très peu de ci-
ment en ces dernières années. Ces quantités ne sont pas données dans les 
rapports du ministère des Douanes, mais en 1911 leur valeur n'était que 
$4,067 au lieu de $12,914 en 1910 et $113,362 en 1909. 

Avant 1901 les importations étaient supérieures à la production cana-
dienne, mais elles ont peu à peu diminué par rapport à cette dernière et en 
1909 elles n'étaient plus que de 142,194 barils, soit 3% de la consommation 
totale. 

Pendant ces deux dernières années il y a eu une augmentation. dans les 
importations de ciment, celles de 1911 étant 661,916 barils au lieu de 349,310 
barils en 1910. Le droit d'entrée est de 12 i. cents par cent livres et de 20% 
sur la valeur des sacs contenant le produit. Le tarif préférentiel britannique 
et le tarif intermédiaire prévoient des réductions proportionnelles. 

Ci-joint un extrait du tarif des douanes en 1907:- 



Grande-Bretagne . . . . . . . 
Etats-Unis . . 	. . . . • • 
Belgique.. . . . . . . 	. . 
Autres pays .. 	 . . 
Hong Kong . . . . . . 

Totaux.. 

Equiv. en barils de 100 lbs 

2G7 

Le droit d'entrée sur le ciment seul correspond à 4311- cents par baril de 
350 livres et comme les sacs valent 10 cents par pièce cela fait un droit sup-
plémentaire de 8 cents par baril, soit en tout 514 cents. Comme le poids 
du sac est compris dans le poids de ciment qui paye droit, cela représente 
un droit de 52 cents par baril. 

Les Btats-Unis ont été la principale source des importations de ces deux 
dernières années et en ont fourni .à peu près 66% en 1911, tandis que la 
Grande-Bretagne en fournissait 29%. 

Les importations de ciment par pays en 1910 et 1_911 sont les suivantes: 

Importations de ciment. 

1910. 1911. 

tx. 	 Valeur. I Otx. 	 Valeur. 

	

433,578 	35.5 	130,951 666,771 	28 . S 	210,839 

	

591,403 	48.4  253,463 1,544,612 	66.7 	575,768 

	

66,595 	5 . 4 	20,618 	9,339 	0 . 4 	2,013 

	

131,010 	10.7 	63,014 	18,727 	0 . 8 	7,962 
(a)  	 77,208 	3 . 3 	38,292 

	

1,222,586 	100 . 0 468,046 2,316,707 	100 . 0 334,379 

	

349,310  	661,916 	  

(a) Compris en 1910 clans "autres pays."  

Nous donnons dans les deux tableaux suivants les importations de ci-
ment depuis 1891 et des importations depuis 1880. 

Exportations de ciment. 

Année. Valeur. Année. Valeur. Année. Valeur. 

1891 
1802 	  
1393 	  
1894 	  
1395 	  
1896 	  
1897 	  

2,831 1893 
938  1899 

1,172 1900 
432 1901 
937 1902 

1,323 1903 
644 1904 

2.117 1905 
2 .,733 1906 
3,296 1907 
1,514 1903 
2,267 1909 
2,851 1910 
5,494 1911 

3,143 
7,551 
0,618 

34,591 
113.362 

12,914 
4,067 



Ciment et 
dérivés. 
N.D.A. * 

Année Fiscale.  

1880.. 
1881.. .. 
1882.. .. 
1883.. 
1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. 
1889.. .. 
1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. 
1894.. .: .; 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 

1898.. .. 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 
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Importations de ciment an Canada. 

Chaux hydraulique. Ciment Portland. 

Barils. Valeur. Barils. Valeur. 

55,774 
45,646 
66,579 
102,537 
102,857 
111,521 
120,398 
148,054 
177,158 
179,406 
313,572 
304,648 
281,553 
316,179 
280,841 
242,813 
242,409 
252.587 

$ 	 $ 

	

28 	10,034 	10,306 	
, 

	

298 	7,812 	7,821 	 

	

86 	11,945 	13,410 	 

	

548 	11,659 	13,755 	 

	

1,236 	8,606 	9,514 	 

	

1,315 	5,613 	5,396 	 

	

1,851 	6,164 	6,028 	 

	

1,419 	6,100 	8,784 	102,750 

	

5,787 	5,636 	7,522 	122,402 

	

10,668 	5,835 	7,467 	122,273 

	

5,443 	5,440 	9,048 	192,322 

	

2,890 	3,515 	6,152 	183,728 

	

3,394 	2,214 	2,782 	187,233 

	

2,909 	4,896 	8,060 	229,492 

	

2,618 	1,054 	985 	224,150 

	

2,112 	5,333 	7,001 	196,281 

	

3,672 	5,688 	8,948 	204,407 

	

4,318 	2,494 	3,937 	210,871 

	

Otx. 	. 	Otx. 

	

3,263 	16,033 	7,097 1,073,058 	355,264 

	

8,929 	1,678 	694 1,300,424 	467,991 

	

10,452 	10,418 	4,711 1,301,361, 	498,607 

	

4,890 	17,784 	6,865 1,612,432 	654,395 

	

12,234 	29,585 	17,755 1,971,616 	833,657 
16,281 - 	13,690 	6,333 2,316,853 	868,131 

	

14,305 	12,088 	5,391 2,476,388 	995-,917 

	

18,489 	16,961 	10,690 4,228,394 	1,2'54,649 

	

27,858 	10,794 	4,034 2,848,582 	963,839 

	

16,201 	1,192 	685 1,551,493 	523,120 

	

12,418 	18,860 	6,710 2,427,381 	852,041 

	

. 5,733 	438- 	466 1,460,850 	475,676 

	

7,678 	588 	553 	490,809 	158,487 

	

6,275 	389 	3651 283 , , 	e 121 	494,081 

*  Ciment et dérivés non désignés ailleurs. 

Consommation de ciment. -La consommation de ciment est représentée 
pratiquement par la production domestique jointe aux importations, les ex-
portations étant si faibles qu'elles peuvent être négligées. La consommation 
totale de ciment Portland au Canada en 1911 a été de 6,354,831 barils (1, 
112,075 tonnes), dont 5,692,915 barils (99_6,260 tonnes) de ciment canadien 
et 661,916 barils (115,835 tonnes) de ciment importé; le ciment canadien 
se trouve ainsi représenter 90% et le ciment importé 10% du total. 

En 1910 la consommation totale de ciment avait été de 5,103,285 barils 
(893,075 tonnes), -dont 93% canadien et le reste importé. En 1901 la con-
sommation totale était de 872,966 barils (152,769 tonnes) dont 36% seule-
ment de ciment canadien. Ci-dessous un estimé de la consommmation an-
nuelle du ciment Portland au Canada pendant ces onze dernières années :- 



1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 

1909.. 
1910.. 
1911.. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 
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Consommation annuelle de ciment Portland. 

Canadien. 

Année. 

Importé. Total. 

Barils. 	% 	Barils. 	% 	Barils. 

	

317,066 	36 	555,900 	64 	872,966 

	

594,594 	52 	544,954 	48 	1,139,548 

	

627,731 	45 	773,678 	55 	1,401,419 

	

910,358 	54 	784,630 	46 	1,694,988 

	

1,346,548 	59 	918,701 	41 	2,265,249 

	

2,119,764 	76 	665,845 	24 	2,785,609 

	

2,436,093 	78 	672,630 	22 	3,108,723 

	

2,665,289 	85 	469,049 	15 	3,134,338 

	

4,067,709 	97 	142,194 	3 	4,209,903 

	

4,753,975 	93 	349,310 	7 	5,103,285 

	

5,692,915 	90 	661,916 	10 	6,354,831 

Nouvelle -Ecosse.— I1 n'y a qu'une usine en Nouvelle-Ecosse; elle est si-
tuée à Sydney et appartient à la Sydney Cement Company Limited. On y 
fabrique du ciment pouzolane à l'aide d'un mélange de scories de hauts four-
neaux et de chaux. L'usine produit environ 500 barils par journée de vingt 
quatre heures. 

Québec.— I1 y a trois usines dans cette province, toutes appartenant à la 
Canada Cement Company Ltd; deux d'entre elles sont situées au voisinage 
de Montréal, à Longue-Pointe et à Pointe-aux-Trembles ; la troisième est à 
Hull. Les usines de Montréal ont ensemble une capacité par jour de 5,300 
barils et celle de Hull de 2,000 barils. La quantité de ciment vendu en 1911 
a été de 1,614,730 barils valant $1,963,439. 

Ontario.— Cette province est la plus importante au point de vue de la 
production du ciment. Sur ses quinze usines, 6 appa#iennent à la Canada 
Cement Company et produisent 9,200 barils par jour ; les 9 autres ont une 
capacité totale de 6,550 barils et appartiennent à diverses compagnies. Quatre 
usines utilisent le calcaire ; elles produisent 6,800 barils par jour, tandis que 
les 11 autres ayant ensemble une capacité de 8,950 barils utilisent de la marne. 

Les noms des compagnies propriétaires sont donnés ci-dessous. 

Le total des ventes dans l'Ontario en 1911 a été de 3,090,786 barils va-
lant $3,741,039 au lieu de 2,504,650 barils valant $3,150,479 vendus en 1910. 

Dans le tableau suivant sont donnés les chiffres de la production en 
1910 et 1911:- 



26,751 

Augnien-
tation. 

Dimi-
nution. 1910. 1911. 

4 . 5 

3,090,786 
2,973,958 

682,598 
565,770 

3,741,039 
945,971 

1,464 

15,750 

23.4 
19.1 
13.6 

18.7 
27.3 
12.1 

29.4 

Ciment vendu . . . . 	Bls. 
Ciment manufacturé.. 	" 
Réserve, Jan. 1 . . .. 	" 
Réserve, Déc. 31. . 
Valeur du ciment yen- 

. . 	. . 
Salaires. . . . . . . . . if 

Nombre d'ouvriers . . . . . . 
Capacité totale quoti- 

dienne des usines. . Bis. 

2,504,650 
2,496,200 

600,971 
592,521 

3,150,479 
743,213 

1,306 

15,300 

586,136 
477,758 
81,627 

590,560 
202,758 

158 

450 
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Production du ciment dans l'Ontario, 1910 et 1911. 

Manitoba.—I1  n'y  a encore qu'une usine dans cette province; elle est 
située à Babcock, à 75 milles au sud-ouest de Winnipeg, sur le Canadian 
Northern Railway et appartient à la Commercial Cement Company de Win-
nipeg; on y fabrique un ciment naturel. L'usine produit environ 216 barils 
par jour. La Canada Cement Company construit près de Winnipeg une 
usine de broyage où elle se propose de broyer les nodules produits dans ses 
usines de l'Ontario. 

Alberta.—I1 y a trois usines dans cette province; elles sont situées à•
Exshaw, Calgary et Blairmore. Toutes trois utilisent du calcaire et des 
schistes. Les deux premières qui appartiennent à la Canada ,Cement Com-
pany ont une capacité par jour de 2,800 barils. La Rocky Mountains Cernait 
Company songe à doubler la capacité de son usine de Blairmore qui en 1911 
produisait 500 barils par jour. De plus la Keystone Portland Cement Com-
pany construit une usine au même endroit. 

Colombie britannique.—L'usine de Tod Inlet de la Portland Cement 
Company Limited près de Victoria, B.C., a une capacité par jour de 2,250 
barils et est actuellement la seule usine en Colombie. L'argile et le calcaire 
proviennent des propriétés de la compagnie autour de l'usine. 

A Princeton, B.C., the British Columbia Portland Cement Company 
Limited construit une usine d'une capacité quotidienne de 500 à 700 barils. 

La Portland Cement Construction Company de Londres, Angleterre, a 
commencé la construction d'une usine à Tod Inlet. 

La production pour l'Ontario a déjà été donnée, et le tableau suivant 
donne la production dans les autres provinces de 1910 à 1911. 



1911. 1910. Dimi-
nution. 

59.9 352,393 

15.7 
42.3 

41.0 

352,804 
803,499 

98,302 

2,602,129 
2,703,581 

236,367 
337,819 

Ciment vendu.. .. 	131s. 
Ciment manufacturé.. 
Réserve Jan. 1.. 	" 
Réserve Déc. 31.. ... 	" 
Valeur du ciment ven- 

du.. 	.. 	 $ 
Salaires. .. 
Nombre d'ouvriers.. .. 
Capacité totale quoti-

dienne des usines.. Bis.  

2,249,325 
1,900,082 

588,760 
230,517 

19.7 
73.7 
69.1 

641,762 
491,365 

632 

3,201,736 
666,502 

914 

3,903,498 
1,157,867 

1,546 

Augmen- 
tation. 

23.9 . 2,525 13,060 10,535 

Ben Allan Portland Cement Co.. .. 
Lake Medal Portland Cement Co.. 
The Brant Portland Cernent Co.. .. 
The Edmonton Portland Cernent Co.. .. 
The Keystone Portland Cernent Co.. ... 
British Coluinbia Portland Cement Co.. 
The Portland Cement Construction Co.. 

Blairmore, Alta, 

'rod Tnlet, B. C.. ... 

Owen Sound, Ont. 
Hamilton, Ont. 
Brantford, Ont. 
Edmonton, Alta. 

Calgary, Alta. 
Princeton, B. C. 
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Production du ciment dans les autres provinces, 1910 et 1911. 

Liste des fabricants de ciment:— 

Compagnie. Emplacement de 
l'usine. 

Bureau de" la 
direction. 

Sydney Cernent Company, Ltd.. 
Canada Cernent Company, Ltd 

Montreal Mill No. 1.. 
Montreal Mill No. 
International Mill.. .. 
Owen Sound Mill.. .. 
Belleville Mill.. .. 
Lehigh Mill.. .. 
Lakefield Mill.. .. 
Marlbank Mill.. .. 
Port Colborne Mill.. .. 
Alberta Mill.. .. 
Exshaw Mill.. .. 

Grey & Bruce Portland Cernent Co. (as-
zigned.) 

The Sun Portland Cernent Co., Ltd.. 
The Imperial Cernent Co., Ltd.. 
Hanover Portland Cement Co., Ltd.. 
The Ontario Portland Cernent Co., Ltd.. 
The National Portland Cernent Co., Ltd. 
Kirkfield Portland Cement Co., Ltd.. 
Superior Portland Cernent Co., Ltd.. 
The :Maple Leaf Portl. Cernent Co., Ltd. 
The Crown Portland Cernent Co., Ltd... 
The Commercial Cernent Co., Ltd.. 
The Rocky Mountains Cement Co.. .. 
Vancouver Portland Cement Co.. .. 

Sydney, N.-E... 

Longue Pointe, Qué.. 
Pte aux Trembles, Q. 
Hull, Qué.. .. 
Shallow' Lake, Ont.. 
Belleville, 0.(rt Ann) 

Lakefield, Ont. 
Marlbank, Ont. .. 
Port Colborne, Ont.. 
Calgary, Alta. 
Exshaw, Alta.. 

Owen Sound, Ont.... 
‘‘ 

Hanover, Ont.. .. 
Blue Lake Ont.. .. 
Durham, 

Lake, 
 

Ra,ven Lake, Ont. .. 
Orangeville, Ont.. .. 
Atwood, Ont.. .. 
Wiarton, Ont.. .. 
Babcock, Man... ... 
Blairmore, Alfa.. .. 
Tod Inlet, B. C.. .. 

Sydney, N.  E. 
Montréal, Qué. 

Owen Sound, Ont. 

44 

Hanover
' 
 Ont. 

Brantford, Ont. 
Durban], Ont. 
Toronto, Ont. 
Orangevlile, Ont. 
Listowel, Ont. 
Wiarton, Ont. 
Winnipeg, Man. 
Calgary, Alta. 
Victoria C. B. 

CoMpagnies construisant ou prêtes à construire une usine:— 



PRODUITS ARGILEUX. 

La production et la vente d'argile à l'état brut sont limitées pour le mo-
ment à une petite quantité d'argile réfractaire. A part celle-ci toute l'argile 
est manufactuée par ceux qui l'exploitent, et ceci explique pourquoi le pré-
sent rapport ne traite que des produits manufacturés. 

Ceux que l'on fabrique au Canada sont la brique• commune, la brique 
comprimée, la brique de fantaisie, la brique à paver, la brique réfractaire, la 
brique ignifuge, les tuyaux d'égouts et de drainage, les appareils sanitaires 
et les poteries, ces deux derniers produits faits surtout avec de l'argile im-
portée. 

La production de ces produits a augmenté rapidement et a presque dou-
blé en trois ans. La production totale en 1911, a été de $8,359,953 au lieu 
de $7,629,750 en 1910, soit une augmentation de $729,977 ou de 9.5%. 

Bien que l'augmentation de la production totale n'ait pas été aussi 
grande qu'en 1910, l'industrie a sans doute fait des progrès très satisfaisants. 
La consommation a dépassé la production dans la plupart des districts et les 
prix ont monté. En 1911, 419 firmes productrices ont envoyé un rapport 
au lieu de 438 en 1910. D'ailleurs le nombre d'ouvriers a augmenté : 9,131 
au lieu de 8,656 en 1910, et les 'salaires ont passé de $3,308,609 à $3,524,058. 

L'Ontario, en 1911, est la province qui a la production la plus impor-
tante, 47% du total. La province de Québec vient ensuite avec 16%, puis 
l'Alberta 12i.%, le Manitoba 10% et la Colombie 8%. 

En 1907 l'Ontario avait produit 54% du total et les provinces de l'Ouest 
21%, tandis qu'en 1911 celles-ci en ont produit 33%. 

La production s'est répartie comme il suit: briques à paver et à bâtir 
$6,915,792 ou 84%; tuyaux d'égouts et de drainage $1,152,528 ou 14%; po-
terie $439,264 dont $102,493 pour les produits faits d'argile canadienne; bri-
ques et argile réfractaires $89,130. Par rapport à l'année précédente la pro-
duction de briques à bâtir, à paver ou ignifuge présente une augmentation 
de 12% tandis que la production des tuyaux d'égouts et de drainage n'a 
augmenté que d'un pour cent à peine. 

Le prix moyen de la brique à bâtir commune pour tout le Canada en 
1911, a été de $8.37 au lieu de $8.13 en 1910 et $7.81 en 1909. Le prix 
moyen de la brique comprimée était respectivement de $12.53, $11.89 et 
$11.01 aux mêmes époques. 

La comparaison des chiffres concernant les importations de produits ar-
gileux que permet le tableau suivant est digne de retenir l'attention. La 
valeur totale des importations est au moins de $5,156,544 (certains items 
comprenant sans doute des produits argileux ayant été omis) ce qui repré-
sente une consommation totale de $13,416,537 dont 62% seulement sont de 
production canadienne. 

En 1909 la consommation totale était de $9,172,975 dont 70% d'origine 
canadienne. 
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En ce qui concerne la brique à bâtir les importations bien qu'augmen-
tant rapidement sont encore faibles par rapport à la production locale; il 
n'en est pas de même pour la brique réfractaire et la brique à paver. Les 
importations de celle-ci ont atteint le décuple de la production locale. 

Tandis que la production de tuyaux d'égouts et de drainage restait sta-
tionnaire en 1911, les importations de ces produits ont plus que doublé et 
ont atteint à peu près un tiers de la production canadienne. 

Dans les tableaux qui suivent se trouvent les chiffres de la production 
par provinces en 1911, pour les différentes catégories de produits argileux 
et la production totale pendant un certain nombre d'années. 

29976 — 18 



97,513 
24,091 

417,882 
1,727,478 

438,228 
105,507 
324,868 
388,491 

Province. 

Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick.. 
Quebec 
Ontario .. 
Manitoba . 
Saskatchewan ..... 
Alberta.. .. 
Colombie.. 

Total . . . . 	. 

1,800 

59,400 
41,293 

192,000 
413,643 

11,256 

76,199 
51,080 

270,750 
300 

79,444 

15,207 

18,000 

2,200 

53,723 

	

98,946 	5,400 	274,249 
38,000 

	

150,303 	455 	1,341,467 

	

409,242 	300.029 	3,916,575 

	

7.500 	834,428 
226,958 

	

3.000 	1,052,751 

	

154,225 	23,428 	675,505 

812,716 	339,812 	8,359,933 11,281 

3,840 
7,441 

Production de produits argileux par provinces, 1911. 

Brique commune. 

Salaires. 
Par 

Nombre 
des Ormes 

productrices 
qui ont fait 
rapport. 

Nombre 
des 

ouvriers. 
Nombre 

de briques 
manufactu- 

rées. 

Nombre 
de briques 

vendues. 

Valeur 
des ventes. 

Nombre 
de briques 
manufactu- 

rées. 

Nombre 
de briques 

vendues. 
Par mille. 

Brique comprimée. 

Valeur 
des ventes. 

13 	336 
6 	126 

60 	1,402 
262 	4,366 

18 	1,210 
13 	303 
28 	782 
19 	606 

419 	9,131 3,524,053 

Province. 

Vendues. Valeur. 

	

22,300,000 22,680,000 	133,540 
4,811,470 	4,300,000 	36,800 

	

129,256,700 110,701,580 	849,654 
335,221,526 318,670,621 2,513,965 

	

83,362,000 79,600,000 	805,178 

	

17,824,260 16,819,960 	159,634 

	

58,064,710 56,943,955 	574,243 

	

37,816,308 35,834,401 	347,876 

688,656,9741645,550,517 5,420,890 

Ornamentales. 	Réf rac- 
tai res. 
Valeur. 

Valeur. 

$ cts. 
5.88 
5.55 
7.67 
7.89 

10.11 
9.49 

10.10 
9.70 

8.37 

Terre cuite 
et briques 
ignifuges. 
Valeur. 

$ 	$ cts. 

	

850,000 	850,000 	8,100 	9.52 

	

100,000 	100,000 	1,200 	12.00 

	

14,577,000 11,340,000 	183,616 	16.20 

	

51,990,204 50,333,750 	514,081 	10.21 

	

1,800,000 	1,800,000 	21,750 	12.08 

	

4,726,700 	4,251,700 	65,124 	15.31 

	

14,752,734 14,828,975 	204,758 	13.81 

	

5,373,647 	3,846,114 	95,953 	24.94 

94,170,285 87,350,539 1,094,582 

Tuyaux de 
drainage. 
Valeur. 

Vendues. 

Poterie. 
Valeur. 

Tuyaux 
d'égouts. 
Valeur. 

12.53  

Valeur to- 
tale des pro- 
duits argi- 

leux. 

Briques à paver. 

Neuvelle-Ecosse: . 
Nouveau-Brunsw ick. 
Quebec 
Ontario.. .. 
Manitoba.. .. 
Saskatchewan .. 
Alberta.. .. 	. 
Colombie 

5,220,400 

89,130 *102,493 409,585 605.643 Total .. 	 .. 5,220,400 I 	79,444 
• Aussi $336,771 provenant d'argile importée. 



1909. 1910. 

$ cts. 
7 81 

11 01 
17 93 

$ cts. 
8 13 

11 89 
18 74 
22 89 

Briques 
Communes . 	. . No. 
Comprimées . . . . 
A paver . . . . . . 	" 
Ornementales . . . . . . . 

Briques réfractaires, etc. 
Terre cuite et briques 

ignifuges .. ........  

Poterie . . 	. . 	. . 	. . 	. . 	. . 
Tuyaux d'égoilts 	. . . . 
Tuyaux de drainage . . . . 27,571,097 

Année. Valeur. Valeur. Année. Valeur. Année. 

Quantité. Par 
Mille. Quantité. Valeur. Par Valeur. 

Total . 6,450,840 14 Si  7,629,956 

Production des produits argileux par provinces, de 1906 à 1911. 

	

Province. 	1906. 	1907. 	190S. 	1909. 	1910. 	19ii. 

$ 	$ 	$ 	$ 	$ 	$ 
IVouvel1e-Ecosse. 	160,506 	125,560 	117,833 	188,185 	204,782 	274.249 
V. 	Brunswick 	.. 	49,220 	57,377 	75,513 	65,570 	56,475 	38,000 
liébec. . 	. . 	. . . 	769,458 	1,214,108 	893,717 	1,153,832 	1,442,842 	1,341,467 

3ntario . . 	.. 	. . . 	3,136,870 	3,123,372 	2,476,152 	3,425,841 	3,667,810 	3,916,575 
eanitoba . 	. . 	. . 	517,065 	466,432 	265,091 	559,008 	781,605 	834,428 
3askatchewan.. 	136,022 	125,459 	87,566 	145,516 	160,850 	226,958 
Alberta . . 	. . 	. . . 	180,217 	353,672 	240,384 	442,486 	753,232 	1,052,751 
:7olombie. . 	. . 	.. 	123,277 	306,137 	344,446 	470,402 	562,360 	675,505 

	

5.072.635 	5.772,117 	4.500.702 	6,450,840 	7,629.956 	8,359,933 

Valeur de la production annuelle des produits argileux, 1899-1911. 

1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  

2.988,099 
3,195,105 
3,382,706 
3,625,489 
4,034,289 

1904 	  
1905 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	  

3,841,560 
4,709,842 
5,072,635 
5,772 ; 117 
4,500,702 

1909 	  
1910 	  
1911 	  

6,450,840 
7,629,956 
8,359,933 

539,228,708 
57,264,656 

3,759,803 

..... 

627,715,319 
67,895,034 

4,214,917 
703,345 

2-4,562,648 

5,105,354 
807,294 

78,980 
16,092 
50,215 

176,979 
250,924 
774,110 
370,008 

4,212,424 
630,677 

67,408 
8,866 

78,132 

113,886 
285,285 
645,722 
408,440 

• 
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Production de produits argileux, 1909 et 1910. 

Exportations et importations.-Les seules exportations en 1911 sont 
celles de 394,000 briques à bâtir valant $3,977 au lien de 390,000 briques 
valant $2,762 en 1910 et de 365,000 briques valant $2,256 en 1907. 



• 
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Les importations d'argile ont, d'autre part, été considérables comme on 
l'a déjà vu. Elles ont atteint en 1911; $5,156,544 valant 62% de la produc-
tion canadienne. En 1910 elles avaient été de $433,397, ce qui représente 
une augmentation de $825,147 ou de 19%. L'augmentation en 1910 avait 
été de 33%. Dans l'une et l'autre année les importations ont augmenté plus 
rapidement que la production. 

Les produits argileux sont divisés par le ministère des Douanes en ar-
gile, briques et drains, poteries et porcelaines. Les importations d'argile, 
en 1911, ont été évaluées à $270,247 et consistaient surtout en Kaolin et 
terre réfractaire avec une petite quantité de terre à pipe et autres argiles non 
désignées. La valeur du Kaolin a été de $125,768 et celle de la terre réfractaire 
125,197. Les importations de ces argiles ont beaucoup varié et n'ont pas aug-
menté comme celles des produits manufacturés. 

Les importations de briques et tuiles ont été en 1911 de $2,369,761, dont 
34% environ de briques réfractaires. Outre les briques à bâtir, à paver, et 
les tuyaux d'égout, il y a eu $523,998 de produits argileux non désignés. 
Ce dernier item augmente chaque aimée; il n'était en 1905 que de $20,804. 

Le total des importations de briques et tuyaux de drainage en 1910 a 
été de $1,755,773, ce qui représente une augmentation de 35%. Celui des 
importations de poteries et porcelaines, dont l'article le plus important est 
la vaisselle, a été de $2,516,536 au lieu de $2,283,116 en 1910, soit une aug-
mentation de 10%. 

Le tableau suivant donne le détail des importations depuis 1905, l'année 
considérée étant l'année fiscale de 1905 à 1909 et l'année civile pour le reste. 



1,466 
194,897 
46,008 

• 591,854 
4,727 

131,353 
30,067 

• 1,076 
88,144 
23,256 

*506,801 
12,106 

93,458 
45,845 

1,834 
139,105 
61,346 

639,347 
2,080 

125,747 
110,097 

4,432 
108,773 
101,187 
350,457 

2,394 

106,399 
141,391 

1,495 
195,360 
139,366 
485,994 

2,785 

170,280 
254,170 

2,290 
274,482 
124,994 
811,927 

4,485 

175,509 
361,996 

916 
168,122 

32,578 
• 436,941 

1,229 

101,166 
20,804 

Importations de produits argileux, de 1905 à 1911. 

12 mois 
finissant 

Juin 
1905. 

12 mois 
finissant 

Juin 
1906. 

9 mois 
finissant 
Mars 
1907. 

12 mois 
finissant 
Mars 

1908. 

12 mois 
finissant 
Mars 
1909. 

Année 
Fiscale. 

1909. 

Année 
Fiscale. 

1910. 

Année 
Fiscale. 
'1911. 

Brique et tuile : - 
Briques émaillées.. .. 	.. • • • • • • • . • • • • 
Briques à bâtir.. .. 	.. • • • • . • • . • • • • 

Briques à paver.. 	 .. • • • • .. . • • • 
Briques réfractaires.. .. 	.. • • • • • • • • 
Drains non vernissés.. .. 	. • • • • • .. 
Drains, tuyaux d'égouts et accessoires, revête- 

ments de cheminées, vernissés ou non.. .. 
Objets en terre, N.D.A.. .. 	 • • • • • • 

2,623 
475,865 
164,292 
814,414 

5,640 
t\D 

382,929 2,2 
 523,998 

Importations. 

761,756 • 1,000,372 770,686 1,079,556 815,033  1,249,450 1,755,773 2,369,761 

Poterie et porcelaines : - 
Poterie colorée, grès et faïence de Rockingliam. 
Faïence décorée, imprimée ou teintée, et toutes 

les poteries N.D.A.. .. 	 .. • • • • 

Dame-jeannes, barattes ou pots.. .. 	. • • • . • 
Porcelaine, terre de feu et émail blanc.. . • .. 

Porcelaine, N. D . A . . . . . . . 	. . . . • • • • • • • • 
Dalles en faïence préparées pour plancher . 
Dalles en faïence, N. D . A . . . . 	. 	. . . . . • • 

Objets en poterie, N.D.A.. .. 

	

15,464 	8,363 	9,625 	22,847 	28,273 	36,673 	53,413 	52,100 

	

169,102 	191,552 	154,879 	239,513 	197,623 	219,936 	202,475 	184,201 

	

8,158 	10,508 	9,342 	17,836 	10,571 	8,888 	6,607 	4,933 

	

1,033,171 	1,004,024 	902,798 	1,555,517 	1,202,537 	1,212,365 	1,545,538 	1,718,582 

	

199,960 	214,013 	134,675 	109,446 	87,798 	87,467 	95,509 	62,025 

	

62,547 	45,836 	43,299 	56,974 	90,524 	123,203 

	

. 65,181 	78,247 	67,027 	116,480 	79,854 	81,393 	125,772 	154,351 

	

71,609 	117,824 	81,987 	83,309 	66,932 	78,063 	163,278 	217,051 

1,562,645 1,624,531 	1,422,880 	2,190,784 	1,716,887 	1,781,759 2,283,116 	2,516,536 



$ 

100,066 
86,161 

310 
29,793 

142,125 
124,293 

114 
25,976 

90,922 
77,146 

887 
21,280 

97,236 
155,873 

319 
14,292 

65,909 
131,130 

1,333 
22,132 

78,772 
85,044 

307 
14,117 

285,847 

147,640 

211,837 

96,747 

4,331,397 

262,667 

121,959 

234,505 

72,467 

73,569 

5,276 

62,547 

7,376 

67,828 

9,053 

157,881 

81,675 

Importations de produits argileux, de 1905 à. 1911-Suite. 

Importations. 

12 mois 
finissant 

Juin 
1905. 

12 mois 
finissant 

Juin 
1906. 

9 mois 
finissant 
Mars 
1907. 

12 mois 
finissant 
Mars 
1908. 

12 mois 
finissant 
Mars 
1909. 

Année 
Fiscale. 
1909. 

Année 
Fiscale. 
1910. 

Année 
Fiscale. 
1911. 

Argiles : - 
Kaolin pulvérisé ou non.. .. 
Argile réfractaire, pulvérisé ou non.. .. 
Terre à pipe, pulvérisée ou non .. 
Autres argiles, N.D.A.. .. 

Total.. .. 

Grand total.. .. 2,501,206 

176,805 

94,501 
73,837 

1,189 
7,278 

2,845,407 

220,504 

2,371,806 

178,240 

3,538,060 

267,720 

2,722,155 

190,235 

3,247,539 

216,330 292,508 

125,768 
125,199 

1,786 
17,494 

270,247 -2 
	  oo 

5,156,544 

Baignoires, bassins, water-closets, urinoirs, éviers 
et bacs à lessive de toute substance.. 

Craie, pierre de cornwall, feldspath, fluorine, 
magnésite, pulvérisés ou non.. .. 

" Y compris les enduits à poêle N. D. A. 
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Outre les importations indiquées dans le tableau ci-dessus, il y a eu des 
importations de craie, pierre de Cornwall, feldspath, fluorine et magnésite, 
pulvérisée ou non, qui ont atteint en 1911, $147,640 dont $90,119 de pro-
duits provenant des Etats-Unis, $54,548 de Grande-Bretagne et $2,973 d'au-
tres pays. En 1910 les mêmes importations étaient de $121,959. Les im-
portations de baignoires, bassins, lavabos, water closets, urinoirs, éviers et 
bacs à lessive de toutes substances ont été en 1911 de $285,847 au lieu de 
$262,667 en 1910. 

Les produits argileux importés le sont surtout de Grande-Bretagne et 
des Etats-Unis, bien que beaucoup de poteries, faïence, porcelaine, émail 
blanc et terre de fer proviennent d'Allemagne, de France, d'Autriche et du 
Japon. Les importations en 1911, par pays d'origine, sont indiquées dans 
le tableau suivant. Sur la quantité de brique et poterie importée,  76.7 cen-
tièmes provenaient des Etats-Unis, 23.2 de Grande-Bretagne et seulement 
57.8 des autres pays. Sur la quantité de faïences et porcelaines importées, 
62 centièmes provenaient de Grande-Bretagne, 15 centièmes des Etats-Unis, 
9 centièmes d'Allemagne, 7 centièmes de France et des quantités relative-
ment peu importantes du Japon, de l'Autriche et d'autres pays. Les argiles 
brutes sont importées surtout de Grande-Bretagne et des Etats-Unis. 



191 
194 17 

	

2,250 	17 

	

30,837 	278,716 

	

94,885 	35,976 

	

73,128 	791,202 

	

305 	4,073 

	

23,179 	151,283 

	

216,950 	191,822 

441,534 1,453,089 

13,747 

112,956 
1,622 

1,133,279 
44,866 
24,216 
85,489 
60,143 

39,728 

46,260 
5,615 

29,893 
18,330 
66,057 
50,032 
95,983 

351,898 

54,406 

191,510 
7,237 

1,640,035 
94,575 
93,884 

136,485 
180,284 

Importations de produits argileux pendant les 12 mois finissant en mars 1911, montrant les pays d'origine. 

Allemagne. France. Autriche 
Hongrie. Japon. 

29 

385 29 17 

Importations. 

Briques et tuiles : - 
Briques émaillées.. .. 
Brique à 
Brique à. paver.. 
Brique réfractaire.. .. 
Drains non vernissés.. .. 
Drains, tuyaux d'égouts et accessoires, revête-

ments de cheminées, vernissés ou non.. ... 
Objets en terre, N.D.A.. .. 

Grande 
Bretagne. 

Etats-
Unis. 

Autres 
pays- 

2,267 
309,553 
130,861 

135 	864,465 
4,378 

174,653 t.D 
12 	409,024 °,2)  

147 	1,895,201 

Total. 

Poteries et porcelaines : - 
Poterie colorée, grès et faïence de Rockingham. 
Faïence décorée, imprimée ou teintée, et toutes 

les poteries N.-D.-A. 
Dame-jeannes, barattes ou pots.. .. 
Porcelaine, terre de feu et émail blanc.. .. 
Porcelaine, N. D. A . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dalles en faïence préparées pour planchers.. .. 
Dalles en faïence, N. D. A . . . . . . . . . . . . 
Objets en poterie, N.D.A.. .. 

Total.. .. 1,476,318 

718 

12,892 

174,405 
15,869 

13 
236 

15,539 

219,672 

2,186 

157,325 
2,330 
3,448 

566 
2,606 

168,551 

90 

2,438 

47,446 
4,893 

1,026 

55,803 

12,949 

69,525 
3,975 

3,399 

89,971 

123 

1,829 

28,162 
4,312 

150 
162 

1,588 

36,203 2,398,416 



Importations. 

Argiles : — 
Kaolin, pulvérisé ou non.. .. 
Argile réfractaire, pulvérisé ou non.. 
Terre à pipe, pulvérisée ou non.. .. 
Autres argiles, N. D . A. . . . . . 	. . 

Grand total.. .. 

Proportion.. .. 

Baignoires, bassins, water-closets, urinoirs, éviers, 
bacs à lessive de toute substance.. 

Craie, pierre de cornwall, feldspath, fluorine, 
magnésite, pulvérisés ou non.. .. 

Importations de produits argileux pendant les 12 mois finissant en mars 1911, montrant les pays d'origine—Suite. 

Grande 	Etats- 	 Autriche- 3-.„,,,„ 	Autres 	Total. 
Bretagne. 	Unis. 	Allemagne. 	France. 

	

Hongrie. 	--r-- 	Pays- 

$ 	$ 	$ 	 $ 	$ 	$ 

	

110,432 	34,472  	 144,904 

	

25,218 	103,811  	 699 	129,728 
100 	156  	 256 
486 	23,660 	499  	 24,645 

	

136,236 	164099 	499  	 699 	299,533 

	

2,054,088 	1 067,086 	220,556 	168,580 	55,820 	89,971 	37,049 	4,593,150 

	

44 . 72 	42 . 83 	4.80 	3.67 	1.21 	1.96 	0.81 	100 . 00 

	

65.332 	195,218 	160  	11  	13 	260,734 

	

27,550 	89,846 	856 	332 	152  	1,945 	120,681 



Argiles. Brique et 
terre cuite. 

Poteries 
et 

Porcelaines. 
Total. 

	

145,914 	959,526 	122,965 	1,228,405 

	

133,343 	1,114,677 	141,251 	1,389,271 

	

172,281 	1,275,093 	140,521 	1,587,895 

	

157,783 	1,406,610 	176,416 	1,740,809 

	

259,421 	1,611,356 	144,706 	2,015,483 

	

761,756 	1,636,214 	176,805 	2,574,7 d 5 

	

1,000,372 	1,692,359 	220,504 	2,913,235 

	

770,686 	1,422,880 	178,240 	2,371,806 

	

1,079,556 	2,190,784 	267,720 	3,538,060 

	

815,033 	1,716,887 	190,235 	2,722,155 

	

1,341,310 	1,859,302 	218,232 	3,418,844 

	

1,895,201 	2,398,416 	299,533 	4,593,150 

8,532,656  119,284,104  2,277,128 30,093,888 

• 9 mois finissant en mars 1902. 
** Comprend l'argile réfractaire classée comme "employée dans les procédés de 

fabrication."  

Ci-joint les droits d'entrée qui peuvent être d'un certain intérêt étant 
donnée l'importance des importations de ces produits. 

Droits d'entrée sur les produits argileux. 

Tarif 
britannique. 
préférentiel 

Tarif 
intermé-
diaire. 

Tarif 
général. 

Item. 

Année Fiscale. 
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La valeur annuelle totale des importations de produits argileux est 
donnée dans le tableau suivant depuis 1900 par années fiscales. Le Canada a 
importé en 12 ans, $30,093,888. L'augmentation des importations a été 
très prononcée pour la brique qui a atteint en 1911 $1,895,201, tandis qu'elle 
était en 1900 de $145,914. Les importations de faïence et de porcelaine ont 
un peu plus que doublé pendant la même période. 

Importations de produits argileux (valeur totale) 1900 -11. 

281 Briques réfractaires d'une espèce non fabri- 
quée au Canada .. 	. . .. • . • • • . • • Aucun droit Aucun droit Aucun droit  

282 Briques à bâtir,  ft  paver et produits d'ar- 
gile ou de ciment (N. D . A. ) 	. • • • 	121 % 	20 % 	221 % 

283 Drains non vernissés .. 	 15 ‘< 	171 " 	20 " 
284 Drains, tuyaux d'égouts et accessoires en 

terre, revêtements de cheminées, garni-
tures, vernissés ou non, terre cuite (N. 

321 " 	35 " 
285 Dalles en poterie pour plancher en mosai- 

271 " 	30 " 
286 Poteries comme jarres, barattes, pots 	. . 	20 " 	271 " 	30 " 
287 Porcelaine, émail blanc et terre de fer.  . . 	15 " 	271 " 	271 " 
288 Poterie brune ou colorée et faience de 

Rockingham, faience décorée, imprimée 
ou teintée et toutes les poteries N.A .D . 20 " 271 " 30 " 

289 Water-closets, bassins, lavabos, baignoires, 
éviers, bacs à lessives en poterie, pierre, 
ciment, argile ou autre substance . . . . 20 " 30 " 35 " 

295 Argile, y compris le kaolin, l'argile réfrac-
taire, la terre à pipes, seulement pulvé-
risés ; sables, graviers, terres brutes 
seulement . Aucun droit Aucun droit Aucun droit 
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2.17 
0.58 

15.86 
46.48 
12.69 
3.45 

11.96 
8.81 

1.92 
0.53 

15.72 
47.11 
12.63 
2.72 

12.70 
6.67  

13 
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60 
262 

18 
13 
28 
19 
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62 
235 

22 
11 
29 
19 
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Brique à bâtir.— La production totale de la brique à bâtir, c'est-à-dire 
de la brique commune et de la brique comprimée, exception faite des briques 
ornementales, à paver, réfractaires et ignifuges, est donnée dans les tableaux 
suivants pour ces deux dernières années. 

En 1911 le total des ventes a été de 732,901,056 valant $6,515,472 et 
comprenant: 645,550,517 briques communes valant $5,420,890, soit 8.37 par 
mille; 87,350,537 briques comprimées valant $1,094,582, soit en moyenne 
$12.53 par mille. En outre on a produit 605,643 briques ornementales va-
lant $11,281 et $409,585 de briques ignifuges et de terre cuite. 

En 1910 la production avait été de 627,715,319 briques communes va-
lant $5,105,354, soit en moyenne $8.13 par mille; 67,895,034 briques com-
primées valant $807,294, soit en moyenne $11.89 par mille, et pour l'ensemble 
des deux catégories, 695,610,353 briques valant $5,912,648. Quant à la 
brique ornementale on en avait produit 703,345 valant $16,092 et aussi $176, 
979 de briques ignifuges et de terre cuite. 

L'augmentation de la production 'des briques ignifuges est particulière-
ment remarquable; elle est due à la construction de deux nouvelles usines: 
The National Fire Proofing Company of Canada à Waterdown, Ont., et The 
Alberta Clay Products Company, Limited, de Medecine Hat, Alberta. 

Le commerce de la brique a été très actif, surtout dans l'ouest où beau-
coup de briqueteries ont augmenté leur capacité de production et où de nom-
breuses usines sont à l'état de projet ou en cours de construction. 

Production de la brique à bâtir (commune et comprimée) 1910 et 1911. 

1910. 

Nombre de 
briques 
vendues. 

1911. 

Nombre de 
briques 
vendues. 

Valeur. 

a) Ta 

..›7 
ge oee. 
cd cd 

P-1 

5 
e 
â 

r: 
â ° e e 

Valeur. Province. 

Nouvelle-Ecosse. 
Nouv.-Brunswick 
Québec.. ....  

Ontario.. .. 
Manitoba.. .. 
Saskatchewan .. 
Alberta.. .. 
Colombie.. .. . 

18,730,000 
3,950,000 

130,278,310 
342,119,078 

75,834,550 
14,733,340 
73,639,771 
36,316,304 

113,434 
31,350 

929,492 
2,785,361 

746,704 
160,850 
750,982 
394,473 

23,530,000 
4,400,000 

122,041,580 
369,004,371 
81,400,000 
21,071,660 
71,772,930 
39,680,515 

141,640 
38,000 

1,033,270 
3,028,046 

826,928 
224,758 
779,001 
443,829 

Total.. • .. 397 695,610,353 5,912,6481 100 419 732,901,056 6,515,472 100.00 . 
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Production de la brique à bâtir (commune et comprimée) 1908 et 1909. 

1908. 1909. 

Province. 
Nombre de 

briques 
vendues. 

Valeur. 
l'ar cent 

de la valeur 

totale. 

Nombre de 
briques 
vendues. 

Par cent 
de la valeur 

totale. 
Valeur. 

Nouvelle-Ecosse . 
Nouveau-Brunswick 
Québec . 	. . 	. . . 
Ontario . . . . . . . . 
Manitoba. . . . . . . 
Saskatchewan.. . 
Alberta. . . . . . . . 
Colombie . . . . . . . 

	

9,125,000 	56,064 	1.79 	18,875,000 	114,795 

	

6,594,011 	54,573 	1.74 	6,170,000 	44,330 

	

90,667,177 	601,874 	19 . 24 101,471,567 	690,918 

	

221,600,575 1,664,184 	53 . 19 322,524,414 2,557,063 

	

26,818,000 	254,591 	8.14 	59,110,000 	544,548 

	

8,262,996 	87,566 	2.80 	14,416,770 	144,316 

	

25,521,911 	240,336 	7.68 	45,479,855 	441,606 

	

18,152,362 	169,546 	5.42 	28,445,758 	305,520 

2.37 
 0.91 

14.27 
52.80 
11.24- 
2.98 
9.12 
6.31 

Total . . . . . . . 406,742,032 3,128,734 I 100 . 00 596,493,364 4,843,101 	100 . 00 

Les exportations et importations de brique à bâtir depuis 1891 et 1880 
respectivement sont données dans les deux tableaux précédents. Les exporta-
tions ont toujours été faibles, ayant été en moyenne pour un bon nombre 
d'années de $6,000 par an; en 1910 et 1911 elles sont tombées à $2,762 et 
$3,977 respectivement. - 

Les importations annuelles avant 1903 ont été en moyenne de $20,000. 
En ces huit dernières années les importations ont augmenté rapidement et 
ont atteint près de $500,000. En 1911 elles ont été de 51,102,000 briques 
valant $475,865, dont 6,404,000 provenant de Grande-Bretagne valaient $72, 
675, soit $11.35 le mille en moyenne, et 44,678,000 provenant des Etats-
Unis valaient $403,190 ou en moyenne $9.00 par mille. En 1910 on avait 
importé 29,049,000 briques valant $274,482 dont 1,993,000 de Grande-Bre-
tagne valant $26,447, soit $13.27 le mille, et 27,056,000 des Etats-Unis va-
lant $248,035 ou en moyenne $9.45 par mille. 

Exportations de la brique à bâtir. 

Année. Mille. Valeur. Année. Mille. Valeur. Année. Mille. 	Valeur. 

246 
1,963 
6,073 
1,095 
1,655 

983 
573 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

	

1891 	 

	

1892 	 

	

1893 	 

	

1894 	 

	

. 1895 	 

	

1896 	 

	

1897 	 

1,163 
12,192 
44,110 

7,405 
8,665 
5,678 
2,679 

	

65 	442 1905 

	

172 	1,351 1906 

	

546 	4,528 1907 

	

646 	5,189 1908 
2,110 12,786 1909 

	

891 	5,699 1910 

	

696 	5,357 1911 

	

754 	5,888 

	

697 	6,541 

	

802 	6,193 

	

2,344 	9,047 

	

365 	2,255 

	

390 	2,762 

	

394 	3,977 
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Importations de la brique à bâtir. 

Année 
fiscale. 

Année 
fiscale. 

Valeur. Année 
fiscale. Mille. Valeur. Mille. Valeur. Mille. 

1880 	 
1881 	 
1882 	 
1883 	 
1884 	 
1885 	 
1886 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 

	

340 	2,067 1891 

	

415 	4.281 1892 
3,500 24,572 1893 
1,448 14,234 1894 
3,263 20,253 1895 

	

3,108 	14,632 1896 

	

983 	5 929 1897 

	

276 	2,440 1898 
2,483 20,720 1899 
2,590 24,585 1900 

	

1,933 	12,500 1901 

$ 	 $ 

	

689 	9,744 1909 	 4,087 33,802 

	

621 	5,075 1903 	 2,881 28,493 

	

1,489 	14,108 1904 	 13,455 117,468 

	

2,220 	18,320 1905 	 25,515 168,122 

	

575 	4,705 1906 	 21,934 194,897 
1,057 23,189 1907 (9 m.). 8,495 88;144 

	

2,094 	10,336 1903 	 13,790 139,105 

	

639 	6,652 1909 	 10,894 103,773 

	

2,611 	21,306 1910 	 30,444 213,175 

	

1,792 	19,305 1911 	 32,748 309,553 
2,800 20,677 

Prix.-Le prix de la brique varie beaucoup avec la qualité, la localité, 
et les débouchés. La valeur donnée dans le tableau suivant est le prix à la 
briqueterie et ne comprend pas les frais de livraison; elle ne représente donc 
pas le prix pour le consommateur. Le prix moyen de la brique commune 
à l'usine en 1911 a été de $8.37 au lieu de $8.03 en 1910 et $7.81 en 1909, 
et celui de la brique comprimée de $12.53 au lieu de $11.89 en 1910 et de 
$11.01 en 1909. 

Dans les provinces maritimes en 1911 le prix de la brique commune a 
varié de $5. .à $9., avec une moyenne de $5.88 en Nouvelle-Ecosse et de $5.55 
;Ili Nouveau-Brunswick. 

Dans la province de Québec il a varié de $4.50 à $11., étant en moyenne 
de $7.67. Le prix de la brique comprimée a été en moyenne de $16.20 et 
une seule firme a donné un rapport sur sa production. Dans l'Ontario, le 
prix moyen de la brique commune a été en moyenne de $7.89 avec une varia-
tion de $5 à $11 et celui de la brique comprimée $10.21, avec une variation 
de $8 à $12. 

Dans l'ouest le prix moyen de la brique a été relativement uniforme, 
$9.49 à $10.11, tandis que le prix demandé variait de $8 à $12. La brique 
comprimée a atteint en moyenne $12.08 dans le Manitoba, $15.31 dans la 
Saskatchewan, $13.81 dans l'Alberta et $24.94 en Colombie. Exception faite 
pour la Saskatchewan, le prix moyen de la brique comprimée a baissé dans 
l'ouest en 1911. 



Brique commune. Brique comprimée. 

1909. 	1910. 	1911. 	1909. 	1910. 	1911. 

$ cts. 	$ cts.  I 	$ cts.  I 	$ cts. 	$ cts. 

5 69 	5 77 	5 88 	12 36 	12 27 	9 52 
7 14 	7 83 	5 55 	12 00 	12 00 	12 00 
6 38 	6 63 	7 67 	14 00 	15 00 	16 20 
7 71 	7 88 	7 89 	9 46 	9 74 	10 21 
9 14 	9 81 	10 11 	12 00 	16 27 	12 08 
9 66 	9 63 	9 49 	14 00 	14 97 	15 31 
9 21 	9 63 	10 10 	13 03 	19 01 	13 81 
9 73 	9 77 	9 70 	31 05 	33 56 	24 94 

7 81 	8 13 	8 37 	11 01 	11 89  I 12 53 

$ • cts. 

Nouvelle-Ecosse.. 
Nouveau-Brunswick..  
Québec.. 
Ontario.. 
Manitoba.. 
Saskatchewan.. 
Adberta.. 
Colombie.. .. 

Canada.. .. 
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Le tableau suivant donne les prix moyens à la briqueterie de la brique 
commune et comprimée en 1909, 1910 et 1911 d'après les données fournies 
par les producteurs. 

Prix moyen par mille de la brique commune et comprimée. 

Nouvelle-Ecossee et Nouveau-Brunswick.—L'augmentation de la produc-
tion de la brique a été relevée dans ces deux provinces en 1911; la production 
totale y a été pour la première de 23,530 livres valant $141,640 et pour la 
seconde de 4,400 livres valant $38,000. En outre on a produit en Nouvelle-
Ecosse des briques ignifuges, de la terre cuite, etc., pour $11,256 et de la 
poterie pour $1,800. Les briqueteries les plus importantes sont à Frederic-
ton, St. John et Chatham, dans le Nouveau-Brunswick et à Pugwash, Elms-
dale, New Glasgow, Middleton et Annapolis en Nouvelle-Ecosse. 

Québec.—La production totale de la brique dans la province de Québec 
en 1911 a été pour 60 briqueteries de 122,042 mille briques valant $1,033,270 
dont 110,702 mille briques communes valant $849,654 soit $7.67 par mille 

et 11,340 mille briques comprimées valant $183,616 soit $16.20 par mille. 
La production de 62 briqueteries en 1910 avait été de 130,287 mille briques 
valant $929,492. 

La brique est fabriquée dans toute la province mais les principales bri-
queteries sont à Laprairie, Sherbrooke et St-Jean Deschaillons. 

Ontario.— Cette province depuis longtemps produit plus de la moitié des 
briques fabriquées au Canada, toutefois cette proportion est tombée à 46% 
en 1910 et 1911. Toronto et ses environs ainsi que les comtés d'York et 
d'Halton sont le centre de la production de la brique et en 1911 on a fait 
dans cette région 59% de la brique fabriquée dans l'Ontario, soit 28% de la 
production totale du Canada. 



Commune. 

Nombre. Valeur.  Par 
Mille. 

163,102,300 
200,000 

26,754,286 
11,975,000 
15,850,500 
9,096,000 
8,120,365 
6,100,000 
6,849,530 
6,099,490 
4,995,000 
5,255,200 
4,097,500 

1,353,096 
1,600 

168,479 
109,369 
96,353 
74,189 
60,913 
57,500 
52,502 
48,952 
38,940 
35,497 
33,453 

$  C. 
8 30 
8 00 
6 30 
9 13 
6 08 
8 16 
7 50 
9 43 
7 66 
8 03 
7 80 
6 75 
6 69 

269,395,171 2,130,843 7 91 

49,275,450 383,122 7 77 

318,670,621 2,513,965 7 89 

Valeur. 

162,865 
259,659 

63,706 
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Vient ensuite le comté de Wentworth où se trouve Hamilton, et qui pro-
duit 7-1% de la production de la province; le district d'Ottawa en y compre-
nant les comtés de Russell et Carleton en produit plus de swo. 

Parmi les autres centres briquetiers on peut. citer les districts d'Algoma 
et de Nipissing qui couvrent une grande étendue de terrain, les comtés de 
Waterloo, Middlesex, Grey, Simcoe, Essex et Kent. Ces treize comtés four-
nissent plus de 80% de la production de l'Ontario. Quant à la brique com-
primée la plus grande partie de celle qui a été rapportée comme telle a été 
faite dans les districts de Toronto et Hamilton. 

Production de brique commune et comprimée par comtés, 1911. 

Comté. 

York 	 .. 
Halton.. 
Wentworth. 
Carleton.. .. 
Russell.. .. 
Algoma.. 	. 
Waterloo.. .. 
Nipissing.. 
Middlesex.. .. 
Grey.. .. 	. 
Simcoe.. 
Essex.. .. 
Kent.. .. 	. 

rotai, 13 comtés.. 

Total, autres corn  

Total, Ontario. . 

Comprimée. 

Par 
Mille. 

14,146,000 
26,948,400 

6,612,314 

120,000 	1,200 10 00 

47,826,714 487,430 10 19 

2,507,036 26,651 10 63 

50,333,750 514,081 10 21 

Valeur 
totale. 

1,515,961 50.06 
261,259  8.63 

 232,185 7.67 
109,369  3.61 

 96,353 3.18 
74,189 2.45 
60,913 2.01 
57,500  1.90 

 52,502  1.73 
 48,952 1.62 

38,940 1.29 
36,697 1.21 
33,453 1.10 

2,618,273 86.46 

409,773 13.54 

3,028,046 100.00 

Nombre. 

$  C. 
11 51 
9 64 
9 63 

• 
Pour 
cent. 

La production annuelle de brique commune et comprimée dans cette 
province depuis 1898 est donnée dans le tableau *suivant d'après le Service 
des Mines de l'Ontario. Les chiffres sont peu différents de ceux obtenus 
par la Division des Mines. 
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Brique à bâtir fabriquée dans l'Ontario depuis 1898. 

Brique commune. Brique comprimée. 

Mille. Valeur. Moyenne 
par Mille. Mille. Valeur. Moyenne 

par 

$ ets. 
5.376 
5.617 
5.738 
5.903 
6.399 
6.790 
7.160 
7.750 
7.190 
7.704 
7.087 
7.779 
7.785 
7.845 

8,970 
10,808 
11,562 
12,846 
19.755 
23,703 
26,857 
26,000 
39,860 
69,763 
56,167 
53,167 
44,204 
51,844 

1898.. .. 
1899.. .. 
1900.. .. 

	

1901.. 	.. 

	

1902.. 	.. 
1903.. .. 
1904.. .. 

	

1905.. 	.. 

	

1906.. 	.. 

	

1907.. 	.. 

	

1908.. 	.. 
1909.. .. 
1910.. .. 
*1911.. . 

170,000 
233,898 
240,430 
259,265 
220,500 
230.000 
200,000 
250,000 
300,000 
273,882 
222,361 
246,308 
304,988 
316,000 

914,000 
1,313,750 
1,379,590 
1,530,460 
1,411,000 
1,561,700 
1,430,000 
1,937,500 
2,157,000 
2,109,978 
1,916,147 
2,374,287 
2,480,177 
1,575,875  

100,344 
105,000 
114,419 
104,394 
144,171 
218,550 
226,750 
234,000 
337,795 
648,683 
485,819 
490,571 
458,596 
562,345 

$ cts. 
11.187 
9.715 
9.896 
8.127 
7.298 
9.220 
8.443 
9.000 
8.475 
9.298 
8.649 
9.227 

10.375 
10.847 

• Préliminaire. 

Outre la brique ordinaire on a produit dans cette province en 1911, 
$7.441 de brique ornementale et $51,080 de terre cuite. 

Manitoba.—La production de brique à bâtir au Manitoba en 1911 a été 
de 81,400 mille briques valant $826,918 dont 79,600 mille briques communes 
valant $805,178 ou $10.11 par mille et 1,800 mille briques comprimées valant 
$21,750 ou $12.08 par mille. La production totale en 1910 avait été de 
75,835 mille valant $746,704, ce qui représente une augmentation de plus de 
10% sur la valeur de la production. 

Les principales briqueteries sont à Winnipeg, Morris, Lac du Bonnet, 
Portage La Prairie, Sidney, Brandon, Brookclale, Gilbert Plains et Verdun. 

Sas1catchewan.-13 briqueteries ont produit en 1911 21,072 mille briques 
valant $224,758, au lieu de 14,733 mille briques valant $160,850 qu'avaient 
produites 11 firmes en 1910. 

Les principales briqueteries sont situées à Estevan, Prince-Albert, Sas-
katoon, Rosthern, Verigin et Yorkton. 

Alberta.— Vingt -huit firmes ont produit en 1911, 71,773 mille briques 
- valant $779,001 au lieu de 73,640 mille valant $750,982 en 1910. La pro-

duction en 1911 comprenait: 56,944 mille briques communes valant $574,243, 
soit $10.10 par mille, et 14,829 mille briques comprimées valant $204,758, 
soit $13.81 par mille. 

Outre la brique à bâtir, on a produit dans cette province en 1911, $270, 
750 de brique ignifuge. 



Mille. 

4,568 

5,300 
2,710 
3,689 
4,211 
3,789 

Mille. 

4,436 
4,500 
3,000 
3,618 
3,720 
3,760 
4,215 
5,220 
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Les principales briqueteries sont à Edmonton, Cochrane, Calgary, Mede-
cine Hat, Lethbridge et lied Deer. 

La vente a été très active dans l'Ouest et les prix ont varié de $8 à $12 
par mille pour la brique commune, et de $14 à $20 pour la brique comprimée. 

Colombie britannique.-19 briqueteries ont produit en 1911, 39,681 mille 
briques valant $443,829, dont 35,835 mille de briques commune valant $347, 
876, soit $9.70 le mille, et 3,846 mille briques comprimées valant $95,953, 
soit $24.94 par mille. 

En 1910 la production avait été de 36,316 mille briques valant $394,473. 
Les principales briqueteries sont à Vancouver, New Westminster, Port Haney, 
Anvil Island, Victoria et Sidney; les briques comprimées sont fabriquées en 
grande quantité à Clayburn et Anvil Island. 

Brique à paver.-La production totale de la brique à paver au Canada 
en 1911 a été de 5,220,400 valant $79,444 au lieu de 4,215,000 valant $78,980 
en 1910. 

Cette brique est fabriquée à West Toronto à l'aide d'argiles obtenues sur 
les bords de la Humber River. La production a varié depuis longtemps 
entre 3,000,000 et 5,000,000 et la plus grande partie en est consommée à 
Toronto. La production depuis 1897 est publiée dans le tableau suivant; 
le prix moyen par mille a varié de $8 à $20. 

Les importations de brique à paver ont dépassé en ces trois dernières an-
nées la production locale. En 1911 elles ont été de 11,450 mille briques 
valant $164,292 ou $14.34 par mille, dont 4,988 mille des Etats-Unis valant 
$78,201 ou $15.68 par mille et 6,482 mille de Grande-Bretagne valant $86,091 
ou $13.32 par mille. Les importations en 1910 avaient été de $10,503 mille 
briques valant $124,994. 

Production annuelle de brique à paver. 

.Année. 

1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 

Valeur. 

45,670 

42,550 
26,950 
37,000 
42,000 
45,288 

Moyenne 
par Mille. 

$ cts. 
10 00 

8 03 
9.94 

•10 03 
9 97 

11 95  

Année. 

1904 	 
1905 	 
1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

Valeur. 

55,450 
54,000 
45,000 
72,354 
59,456 
67,408 
78,980 
79,444 

Moyenne 
par Mille. 

$ cts. 
12 50 
12 00 
15 00 
20 00 
15 98 
17 93 
18 74 
15 22 

• Avant 1907 les chiffres sont compilés du service des Mines de l'Ontario. 

29976 - 19 



1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 

$ cts. 
18 20 
11 04 
13 83 
6 37 

14 94 
16 39 
11 57 
16 30 

1003 	 
1904 	 
1905  • 
1906 	 
1907 (9 mois, 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 

275 
918 

52 
367 

1,583 
2,175 

900 
1,030 

Année fiscale. Valeur. Moyenne 
par Mille. Année fiscale. Mille. Valeur. Moyenne 

par Mille. 

$ cts. 
14 07 
14 98 
13 86 
11 21 
10 66 
11 49 

12 OS 

5,006 
10,132 

719 
2,337 

23,648 
35,644 
10,414 
16,788 

1,337 
1,986 
3,350 
4,104 
2,182 
5,340 

10,836 

18,811 
29,753 
32,578 
46,008 
23,256 
61,346 

101,187 
138,763 
130,861 
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Importations de brique à paver.* 

• Droit 20 pour cent. 
t Les importations pour juillet 1900, d'après le tarif général, sont données comme 

6,581 mille valant $7.317, cc qui parait une erreur. Il en est de même des chiffres pour 
juillet, août et septembre de la même année. Des erreurs analogues semblent avoir été 
faites en 1910 ; c'est pourquoi aucun chiffre n'a été donné pour ces années. La valeur 
de la brique importée varie de $10 à $12 par mille. 

Argile et produits réfractaires.-On a employé l'argile de bien des loca-
lités pour la fabrication des briques réfractaires et revêtements de fournaises. 
Il en est ainsi pour l'argile des couches houillères de Westville en Nouvelle-
Ecosse et à Comox sur l'île de Vancouver, et aussi des argiles trouvées ait 
sud de Moosejaw en Saskatchewan et à Clayburn, près de Vancouver en Co-
lombie. Les revêtements de poèles et autres produits réfractaires sont fa-
briqués à plusieurs endroits dans l'Ontario et la province de Québec à l'aide 
d'argile réfractaire importée. 

La valeur totale des ventes d'argile et de produits réfractaires en 1911 
a été de $89,130 au lieu de $50,215 en 1910 et $78,132 en 1909. 

La production en 1911 comprenait 2,367,937 briques réfractaires valant 
$44,122 soit en moyenne $18.63 par mille ; 7,532 tonnes d'argile réfractaire 
valant $24,128, et $20,880 de produits réfractaires. 

Les importations de briques réfractaires en 1911 ont été évaluées à $814, 
414 dont $659,602 provenant des Etats-Unis et $154,020 provenant de 
Grande-Bretagne. 

En 1910 elles avaient été évaluées à $811,927 dont $734,908, provenant 
des Etats-Unis et $76,902 de Grande-Bretagne. On a importé en 1911 $125, 
199 de terre réfractaire, au lieu de $124,293 en 1910 et $86,161 en 1909. 

La production annuelle de brique, de terre et de produits réfractaires 
depuis 1907 et les chiffres concernant les importations de ces produits sont 
donnés dans les tableaux suivants :- 



. Terre réfractai re. • 

$ cts. 	$ 

	

1S,000 	131,322 
4 09 	31,752 	110,302 
2 81 	33,000 	78,132 
4 11 	15,000 	50,215 
3 20 	20,880 	89,130 

	

4,323,179 	113,322 

	

2,415,871 	70,429 

	

1,059,270 	32,742 

	

1,375,400 	99,352 

	

2;367,937 	44,122 

Brique réfractaire. 

Nombre de 
briques 	Valeur. 
vendues. 

Autres 
produits. 

Valeur. 

Valour 
totale. 

Importations de briques et de terre réfractaires. 

1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 

	

131,130 	51,892 

	

85.044 	349,185 

	

155,873 	639,347 
77,146 • 350,457 

	

86,151 	519,454 

	

129,728 	864,465 

1907 . .. 

1909.. .. 

1911.. 

	

59,291 	39,535 

	

79,530 	32,831 

	

64,541 	45,608 

	

94,509 	34,522 

	

52.716 	38,335 

	

73,837 	44,746 

Par 
Tonne. 

Année. 

1907.... . 
1908  
1909.... . 
1910..... 
1911.... . 

Par 

$  etc.  

26 21 
29 16 
30 92 
21 34. 
18 63 

Tonnes. Valeur. 

1,984 
4,405 
1,425 
7,532 

8,121 
12,390 
5,863 

24,128 

Année fiscale. Terre 
réfractaire. 

Brique 
réfractaire.  Année fiscale. Terre 

réfractai re. 
Brique 

réfractaire. 
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Production de terre et produits réfractaires. 

* 9 mois finissant en mars. 

Tuyaux d'égouts et de drainage.-Le total des ventes de tuyaux d'égouts 
en 1911 a été de $812,716 au lieu de $774,110 en 1910 et de $645,722 en 
1.909. L'Ontario a fourni 50% de cette production. 

Liste des firmes ayant fabriqué des tuyaux d'égouts en 1911 
Standard Drain Pipe Co., St. Johns, Que., et New 'Glasgow, N.E. 
-Ontario Sewer Pipe Company, Toronto, Ont. 
Dominion .Sewer Pipe Company, Toronto, Ont. 
Hamilton and Toronto .  Sewer Pipe Co., Ltd.., Hamilton, Ont. 
.Clayburn Company Ltd., Clayburn, C.B. 
B.C. Pottery Company, Victoria, O.B.. 

Les importations de drains et tuyaux d'égouts en, 1911 ont été évaluées à 
$382,929 dont $358,644 des Etats-Unis, $44,278 de Grande-Bretagne et $7 
d'autres pays. 

La production de tuyaux de drainage d'après les rapports reçus par la 
Division des Mines, n'a pas été en 1911 aussi importante qu'en 1.910 et 1909, 
soit $339,812 au lieu de $370,008 en 1910 et $408,440 en 1909. 
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Le Service des Mines de l'Ontario donne 21,461,000 pour le nombre de 
tuyaux faits en1911 dans cette province, la valeur totale .  de cette production 
étant $343,956 ou en moyenne $16.03 par mille; on en avait fait en 1910, 
21,028,000 valant $318,456, soit en moyenne $15.14 par mille. Les ventes 
dans l'Ontario en 1911 ont été de $300,029 au lieu de $334,402 en 1910. 

Les importations de drains non vernissés ont été relativement faibles; 
elles ont atteint en 1911 une valeur de $5,640, elles avaient été de $4,485 en 
1910 et de $2,785 en 1909. 

La production annuelle de tuyaux d'égouts et les importations de drains 
et tuyaux d'égouts sont données dans les trois tableaux suivants:- 

Production des tuyaux d'égouts, etc. 

Année. 

1888 	 
1889 	 
1890 	 
1891 	 
1892 	 
1893 	 
1894 	 
1895 	 

Valeur. 

266,320 
Inconnue. 

348,000 
227,300 
367,660 
350,000 
250,325 
257,045 

Année. 

1896 	 
1897 	 
1898 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 

Valeur.  Année. Valeur. 

440,894 
382,000 
350,045 
667,100 
514,362 
645,722 
774,110 
812,716 

	

153,875 	1904 

	

164,250 	1905 

	

181,717 	1906 

	

161,546 	1907 

	

231,525 	1908 

	

248,115 	1909 

	

301,965 	1910 

	

317,970 	1911 

Production de drains dans l'Ontario. 

(D'après le bureau des Mines de l'Ontario). 

Année. Nombre. Valeur. Année. Nombre. Valeur. Année. Nombre. Valeur. 

1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 

1898,. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 

1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 

7,500,000 	90,000 
10,000,000 100,000 
17,300,000 190,000 
25,000,000 280,000 
14,330,000 157,000 
13,200,000 144.000 

• 

22,668,000 225,000 
21,027,400 240,246 
19,544,000 209,738 
21,592,000 231,374 
17,510,000 199,000 
18,200,000 227,000 
16,000,000 210,000 

15,000,000 220,000 
17,700,000 252,500 
15,578,000 250,122 
24,800,000 338,658 
27,418,000 363,550 
21,028,000 318,456 
21,461,000 343,958 

Non donne. 
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Importations de drains et de tuyaux d'égouts. 

Année fiscale. Drains (a). Tuyaux 
d'égouts (b). Année fiscale. Drains (a). Tuyaux 

d'égouts (b): 

1880.. .. 
1881.. .. 
1882.. .. 
1883.. .. 
1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 
1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 

.. 
1895.. .. 

5,585 
2,911 • 

• 1,905 
2,183 
4,290 
2,346 . 

 3,780 
673 
473 
110 
53 

695 

1896.. 	.. • • • 
1897.. .e 	. 
1898.. 	. 
1899.. 
1900.. 	.. • . 	. 
1901.. .. 	. 
1902.. .. 	. 
1903.. .. 
1904.. .. 	. 
1905.. .. 	• 
1906.. .. 	. 
1907 (9 mois). 
1908.. 	. 
1909.. .. 	. 
1910.. .. 	. 
1911.. .. 	. 

18,957 
33,870 
29,454 
32,071 

" 37,766 
54,819 

• 55,261 
57,100 
53,958 

101,166 
131,353 
93,458 -

125,747 
106,399 
196,002 
174,653 

339 
416 
157 

1,817 
1,383 
1,264 
• 269 

252 
1,637 
1,229 
4,727 

12,106 
2,080 
2,394 
2,739 
4,378 

33,796 
37,368 
70,061 
70,699 
66,170 
66,678 
56,048 
69,020 
96,967 
80,869 
73,654 
86,522 
59,064 
38,891 
24,572 
20,358 

' (a) Drains, non vernissés. 	 ' 	• 
(b) Drains, tuyaux d'égoûts et accessoires en terre, revêtement de cheminés, gar-

nitures, vernissés ou non. 

Poteries et faïences.- Les objets en terre fabriqués au Canada ont été 
jusqu'ici très communs et tels que des pots à.fleurs, des jardinières, des pots, 
des jarres, etc. Certains potiers fabriquent des objets de meilleure qualité 
mais ils emploient en -  général de l'argile importée. On fait des appareils 
sanitaires à -St. Johns, P.Q., et ailleurs; mais les matières premières, c'est-;à-
,dire l'argile et le feldspath, sont importes. 

La valeur totale de la production de poterie et d'appareils sanitaires en 
1911 a >été de '$439,264 dont -$336,771 pour des objets faits d'argile importée. 
La production en 1910 avait été de $250,924 et en 1909 de $285,285. Les 
chiffres de la production annuelle sont les suivants:- 

Production annuelle de poterie. 

• 	Année. 	Valeur. 	Année. 	Valeur. 	Année.. 	Valeur. 

 	' 

$ 	 $ 	 $ 

1888.. 	.. 	.. 	27,750 	1896.. 	. 	. 	.. 	163,427 	1904.. 	.. 	.. 	.. 	140,000 
1889.. 	.. 	.. 	.. 	Inconnue. 	1897.. 	.. 	.. 	.. 	129,629 	1905.. 	.. 	.. 	.. 	120,000 
1890.. 	.. 	 .. 	 .. 	 195,242 	1898.. 	.. 	.. 	.. 	214,675 	1906.. 	.. 	.. 	.. 	150,000 
1891.. 	.. 	.. 	.. 	258,844 	1899.. 	.. 	.. 	.. 	185,000 	1907.. 	.. 	.. 	... 	253,809 
1892., 	.. 	.. 	.. 	265,811 	1900.. 	.. 	.. 	.. 	200,000 	1908.. 	.. 	.. 	.. 	200,541 
1893.. 	.. 	.. 	.. 	213,186 	1901.. 	.. 	.. 	.. 	200,000 	1909.. 	.. 	..-.. 	285,285 
1894..-.. 	.. 	162,144 	1902.. 	.. 	.. 	.. 	200,000 	1910.. 	.. 	.. 	.. 	250,924. 
1895.. 	.. 	.. 	.. 	.151,588 	1003.. 	.. 	.. 	200,000 	1911.. 	.. 	.. 	.. 	102,493 



Année fiscale. Valeur. Année fiscale. Valeur. Année fiscale. Valeur. 

1880.. 
1881.. .. 
1882.. .. 
1883.. .. 
1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. 
1888.. 
1889.. .. 
1890.. .. 

322,333 
439,029 
646,734 
657,886 
544,586 
511,853 
599,269 
750,691 
697,082 
697,949 
695,206 

1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 
1894.. .. 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. .. 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 

634,907 
748,810 
709,737 
695,514 
547,935 
575,493 
595,822 
675,874 
916,727 
959,526 

1,114,677 

1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 

1907 (9 mois) . 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

1,275,093 
1,406,610 
1,611,356 
1,636,214 
1,692,359 
1,422,880 
2,190,784 
1,716,887 
1,859,302 
2,398,416 
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Les détails des importations de porcelaines et faïences donnant le montant 
importé et les pays d'origine ont été indiqués dans le tableau général des 
importations, pages 21 et 22. 

Les importations totales en 1911 ont été évaluées à 2,516,536 au lieu de 
$2,283,116 en 1910.. Ces importations sont divisées en huit classes et com-
prennent: poterie brune ou colorée $52,100; faïence décorée, imprimée ou 
teintée $184,271; jarres, barattes et pots $4,933; porcelaine, émail blanc, etc., 
$1,718,582; porcelaines N. D. A., $62,025; dalles en faïence pour planches 
en mosaïque $123,203; terre cuite N. D. A., $154,351; autres poteries N.D.A., 
$217,051. 

Ces produits sont surtout importés de Grande-Bretagne mais on en im-
porte des quantités importantes des Etats-Unis, d'Allemagne, de France, 
d'Autriche-Hongrie, du Japon, de Belgique et autres pays. 

Importations de faïences et de porcelaines. 

Kaolin.— On n'a pas encore obtenu sur une échelle commerciale le kaolin 
au Canada, mais on a exploité des dépôts de ce minéral à Amherst dans le 
comté d'Ottawa et on a construit une usine pour son traitement à St-Rémi 
d'Amherst. 

Cette mine appartient actuellement à la Canadian China Clay Co., in-
corporée à Ottawa le 3 février 1912 avec un capital de $250,000 et dont les 
bureaux sont à Montréal, 151, rue St-Jacques. La propriété occupe les lots 
4, 5, 6, 7 et 8 de la VIe concession sud, canton d'Amherst, comté d'Ottawa, 
province de Québec. 

M. John C. Broderick, à St-Rémi d'Amherst est directeur de la mine et 
M. Jas. G. Ross est gérant général. 

L'usine (décrite dans le Canadian Mining Journal du 1er juillet 1912) 
est située à 2 milles dé St-Rémi d'Amherst et 7 milles de la station d'Hu-
berdeau, terminus du Canadian Northern Quebec Railway, à 94 milles au 
nord-ouest de Montréal. 
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Les propriétaires actuels ont commencé les travaux en juin 1911 et 
l'usine a été achevée en avril 1912. 

L'argile est exploitée à la pelle ; l'emploi de la dynamite est inutile ; on 
transporte le kaolin sur rails sur une longueur de 600 pieds; on le lave et le 
laisse déposer: Le surplus d'humidité est enlevé au filtre presse et. l'argile 
est séchée à l'air libre. On construit en ce moment des fours pour le séchage 
en hiver et pendant la saison des pluies. Après séchage, le produit est mis 
en sac. On espère le placer au Canada dans les fabriques de papier. 

Les importations de kaolin, pulvérisé ou non, au Canada pendant les 
douze mois finissant le 31 décembre 1911 ont été évaluées à $125,763 au lieu 
de $142,125 en 1910 et $100,066 en 1909, ce qui donne une idée des débou-
chés qu'offre le Canada pour ce produit. En outre les importations de faïen-
ces et de porcelaines, évaluées en 1911 à $2,516,536 montrent jusqu'à quel 
point peuvent se développer les industries utilisant le kaolin. 

On en consomme aussi beaucoup aux Etats-Unis et les importations de 
ce minéral en 1911 ont atteint $1,593,472. 

Les gisements de kaolin d'Amherst ont été pour la première fois portés 
à l'attention du département en 1894 quand des échantillons furent soumis 
à l'examen du service géologique par M. R. Lanigan de Calumet, P.Q. En 
1896 on envoya à la fabrique de porcelaine de Trenton, N.J., des échantillons 
qui furent déclarés satisfaisants mais aucun effort n'a été fait pour exploiter 
ce gisement jusqu'à l'année dernière. 



0.44 
8.16 
8.76 

23.49 
35.51 
9.27 
6.61 
7.76 

cgAux. 

La production de la chaux au Canada en 1911 d'après les données four-
nies par les producteurs a été de 7,533,525 minots (ou 263,673 tonnes) va-
lant $1,517,599, soit en moyenne 20 cents par minot ou $5.75 par tonne. 

En 1910 la production avait été de 5,848,146 minots (204,685 tonnes) 
valant $1,137,079 soit 19 cents par minot, ce qui représente une augmenta-
tion de 1,685,579 minots ou de 22%. 

75 firmes ont envoyé leur rapport au lieu de 70 en 1910. Le nombre 
moyen d'ouvriers employés a été de 1,056 et le total des salaires payés de 
$523,518 au lieu de 976 ouvriers et $466,876 de salaires en 1910. Dans ces 
cas les chiffres concernant le travail et les salaires doivent être acceptés avec 
réserve car beaucoup de firmes qui produisent de la chaux exploitent aussi 
la pierre à d'autres fins que celle de faire de la chaux et ne peuvent séparer 
les journées de travail. C'est en particulier le cas pour la Nouvelle-EcosSe 
et le Nouveau-Brunswick, les ouvriers employés aux fours étant seuls comptés 
dans la première province tandis que les frais d'extraction de la pierre sont 
comptés pour la seconde. 

Le prix moyen par minot varie de 16 cents dans l'Ontario à 34 cents 
en Colombie Britannique. 

La chaux hydratée n'a été produite que par trois firmes et on en a vendu 
5,023 tonnes. 

On fait chaque année une petite quantité de chaux dans l'île du Prince-
Edouard et on l'a marquée séparément pour 1911. Auparavant la production 
de cette province était comprise dans celle de la Nouvelle-Ecosse. 

Production de chaux par provinces, 1911. 

.Minots. 

Nombre de 
firmes ayant 
envoyé leur 

rapport. 

VENTES. 

Moyenne 
par 

minot. 

Province. 
Ouvriers 
employés. 

Salaires 
payés. 

Valeur. 
Pour c. 

du 
total. 

75 	1 1,056 

Ile du P. E.*.. . 
Nouvelle-Ecosse. . 
Nouv.-Brunswick.. 
Québec.. .. 
Ontario.. ... 
Manitoba.. .. 
Alberta.. ... 
Colombie.. .. 

Total.. .. 

852 
3,964 

41,378 
139,466 
205,618 

44,379 
33,970 
53,901 

20,250 
618,950 
613,728 

1,428,392 
3,360,265 

706,888 
434,038 
351,014 

6,765 
123,790 
132,897 
356,453 
538,902 
140,629 
100,407 
117,757  

ets. 
33 
20 
22 
25 
16 
20 
23 
34 

20 100.00 

3 
1 
5 

99 
31 

5 
4 
4 

8 
10 

100 
307 
423 

89 
33 
86 

523,518 7,533,525 1,517,599 

* Production antérieure comprise avec celle de la Nouvelle-Ecosse. 
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Valeur. 

13,490 
105,593 
299,126 
476,137 
100,808 
69,268 
72,657 

1,137,079 

Exportations et importations.-La valeur de la chaux exportée en 1911 

a été de $39,536; elle a été exportée surtout aux Etats-Unis. On n'a pas 
la quantité exacte que cela représente, mais au prix moyen de 20 cents par 
minot elle devrait être de 672 tonnes. 

Pendant la même période on a importé 228,538 barils de chaux (22,853 
tonnes) valant $161,985, soit 70 cents en moyenne par baril ou $7.58 par 
tonne; la plus grande partie venait des Etats-Unis. 

Les deux tableaux suivants donnent le chiffre des importations et expor-
tations annuelles:- 
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Production de chaux par provinces, 1910. 

Province. 

Nouvelle-Ecosse. . 
Nouv.-Brunswick.. 
Québec.. .. 
Ontario.. ... 	. 
Manitoba.. .. 
Alberta 	. 	. 
Colombie.. .. 	. 

Total .. 

Nombre de 
ormes ayant 
envoyé leur 

rapport. 

4 
6 

17 
31 

5 
3 
4 

70 

Ouvriers 
employés. 

45 
109 
223 
410 
95 
29 
65 

976 

Salaires 
payés. 

10,504 
42,524 

107,275 
180,557 
48,707 
21,700 
55,608 

466,876 

Minots. 

55,750 
470,050 

1,227,555 
2,988,020 

606,679 
303,214 
196,878 

5,848,146 

Moyenne 
par 

minot. 

cts. 
24 
22 
23 
16 
17 
23 
37 

19 

Pour c. 
du 

total. 

1 . 2 
9.3 

26.3 
41.9 
8.8 
6.1 
6.4 

100.00 

VENTES. 

Production de chaux par provinces, 1908 et 1909. 

Province. 

Nouvelle-Ecosse 
N.-Brunswick. 
Québec.. 
Ontario.. .. . 
Manitoba.. .. 
Alberta.. .. . 
Colombie.. .. . 

Min ots. 

51,068 
155,748 
857.700 

2,087,731 
138,786 
135,000 
176,435 

Valeur. 

16.102 
34,262 

201,357 
358,507 
24,192 
34.500 
44.027 

Moyenne 
par 

minot. 

cts. 
32 
22 
23 
17 
17 
26 
25 

111i nots. 

57,730 
697,466 

1,281,827 
2,619,553 

423,954 
281,125 
231,269 

Valeur. 

16,729 
154,151 
315,633 
434,147 
69,670 
67,350 
75,076 

Moyenne 
par 

minot. 

cts. 
29 
22 
25 
17 
16 
24 
32 

Pour 
cent. 

2.3 
4.8 

28.2 
50.3 
3.4 
4.8 
6.2 

1.5 
13.6 
27.9 
38.3 
6.2 
5.9 
6.6 

1908. 1909. 

Total .. 3,601.468 712,947 100.0 5,592,924 1,132,756 100.0  20 20 

Pour 
cent. 



Année. Valeur. 

• $ 

	

10,239 	7,331 

	

16,108 	10,529 

	

12,850 	9,002 

	

15,720 	11,124 

	

12,865 	11,211 

	

19,657 	14,534 

	

24,602 	17,584 

	

31,108 	22,470 

	

54,359 	39,639 

	

98,676 	71,588 

	

134,334 	93,630 

	

88,919 	67,573 

	

129,379 	99,611 
153,934 106,263 
191,537 116,964 
194,809 143,338 

6,100 	6,013 
6,796 	4,177 
5,064 	5,3.65 
7,623 	9,224 

10,804 	11,200 
12,072 	11,503 
11,021 	9,347 
10,835 	8,524 
10,142 	7,537 
13,079 	9,363 
8,149 	5,360 
6,259 	4,273 
6,132 	4.241 
6,879 	4,917 
6,766 	4.907 

12,008 	5,743 

119,853 
121,535 
86,623 
83,670 
71,697 
70,820 
53,177 

49,594 
73,565 
80,852 
99,194 

116,009 
131,412 
73,838 

1905.. .. 
1906.. 
1907.. .. 
1908.. 
1909.. 
1910.. .. 
1911.. .. 

Importations de chaux. 

Année fiscale. Barils. Valeur. Année fiscale. Barils. .Valeur. 

Valeur. 

85.723 
57,072 
55,903 
43,316 
48,821 
44,762 
39,536 

Valeur. Année. Année. 

1880.. 
1881.. 
1882.. 
1883.. 
1884.. 
1885.. 
'1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 

1907 (9 mois) ... 

1911 Droit 20 p. e.. 

• • 

• • 

• • 

• • 

1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 

1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 

• • 

• • 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• 

1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 

• 

• • 
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Exportations de chaux. 

On remarquera que les provinces de Québec et d'Ontario qui sont les 
plus peuplées sont aussi les plus grouses productrices de chaux, celle-ci en 
ayant produit en 19n 35% de la production totale et celle-là 23%; d'ailleurs 

la production de l'Ouest augmente rapidement et représente 24% du total 
en 1911 au lieu de 14% en 1908. 

Les chiffres publiés par le Service des Mines de l'Ontario sur la produc-
tion de la chaux dans cette province le sont depuis 1896 et ils sont reproduits 
dans le tableau suivant. Pour les années antérieures à 1910 ils sont légère-
ment supérieurs à ceux de la Division des Mines. 
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Production annuelle de la chaux dans l'Ontario. 

(Publié par le Service des Mines de l'Ontario.) 

Année.  Minots. 	Valeur. 
Cents 
par 

minot. 
Année.  Mi nots. 	Valeur. 

Cents 
par 

mi not. 

1896.. 
1897.. .. 
1898.. 
1899.. .. 
1900.. .. 
1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 

1,800,000 222,000 	12 

	

2,620.000 308,000 	12 

	

4,342,500 535,000 	12 

	

3,893,000 544,000 	14 

	

4,100,000 550,000 	13 

	

4,300,000 617,000 	14 

	

3,400,000 520,000 	15 

1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 

*1911.. 

	

2,600,000 406,800 	16 

	

3,100,000 424,700 	14 

	

2,885,000 496,785 	17 

	

2,650,000 418,700 	17 

	

2,442,331 448,596 	18 

	

2,633,500 470,858 	18 

	

2,889,235 474,531 	16 

	

2,335,085 394,551 	17 

* Provi soi re. 



Valeur. 

BRIQUES SILICEUSES. 

La fabrication de briques siliceuses bien que résente au Canada s'est dé-
veloppée rapidement en ces cinq dernières années. 

En 1911, 16 firmes ont indiqué des ventes pour un total de 51,535,243 
briques valant $442,427, soit en moyenne $8.55 par mille, au lieu de 44,593, 
541 briques valant 371,857 ou $8.34 par mille, qu'avait indiquées 13 firmes 
en 1910. 

Le total des ventes de 9 firmes en 1909 avait été de 27,052,884 briques 
valant $201,650, soit en moyenne $7.45 par mille. 

Le nombre des homme employés en 1911 a été de 357 et les salaires 
payés ont atteint $166,902. 

Il y avait 17 usines complètes en 1911 dont 8 dans l'Ontario, 4 au Ma-
nitoba, deux en Saskatchewan, une dans l'Alberta et deux en Colombie. Deux 
autres fabriques étaient en construction. Le tableau ci-dessous donne la pro-
duction annuelle depuis 1907. 

Production annuelle de briques siliceuses. 

Année. 
Nombre de 

briques ven- 
dues. 

Par Mille. 

$ cts. 

	

16,492,971 	167,795 

	

17,288,260 	152,856 

	

27,052,874 	201,650 

	

44,593,541 	371,857 

	

51,535,243 	442,427 

10 17 
8 84 
7 45 
8 34 
8 58 

Liste des fabricants de briques iliceuses ayant fait rapport au départe-
ment:— 

Fabriques complètes— 
The Schultz Bros. Co., Ltd., Brantford, Ont. 
The Jno. Mann Brick Co., Ltd., Brantford, Ont. 
The Silicate Brick Co., of Ottawa, Ltd., Ottawa, Ont. 
The Peterboro Sandstone Brick Co., Ltd., Peterborough, Ont. 
Toronto Brick Co., Ltd., 64 Wellington St. W., Toronto, Ont. 
Canada Sand Lime Pressed Brick Co., 1661 Dundas St., Toronto, 

Ont. 
Harbour Brick Co., Ltd., 50 Front St. E., Toronto, Ont. 
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The Port Arthur Sand Lime Brick Co., Port Arthur, Ont. 
The Brandon Sandstone Co., Ltd., Brandon, Man. 

Manitoba Pressed Brick Co., Ltd., 215 McIntyre Block, Winnipeg, 
Man. 

Winnipeg .Sandstone Brick Ço., 410 Builders' Exchange, Winnipeg, 
Man. 

The Alsip Sandstone Brick Co., Ltd, 502 Builders' Exchange, Win-
nipeg, Man. 

Moosejaw Pressed Brick Co., Mossejaw, Sask. 
Interocean Pressed Brick Co., Regina, Sask. 
Calgary Silicate Pressed Brick Co., Calgary, Alta. 
Vancouver Pressed Brick and Stone Co., Ltd., 145 Front St. W. 

Vancouver, C.B. 
Victoria-Vancouver Lime and Brick Co., Victoria, C.B. 

Fabriques en construction— 
The Wilcox Lake .Brick Co., 6 Marlboro Ave., Toronto, Ont. 
The British Columbia Pressed Brick Co., Vancouver, C.B. 



SABLE ET GRAVIER. 

La Division des Mines n'a pas cherché à avoir les chiffres exacts de pro-
duction pour le sable et le gravier employés dans les constructions. Mais lé 
Ministère des Douanes a réuni chaque année les chiffres concernant les im-
portations et les exportations de ces matériaux et ils sont publiés dans les 
deux tableaux ci-dessous. 

D'ailleurs le commerce du sable et du gravier s'organise sur des bases ra-
tionnelles dans beaucoup de districts. Dans la Province de Québec on ex-
trait le sable du lit de certaines rivières avec l'autorisation du Service des 
Mines provincial et on l'envoie à Montréal et dans les autres centres impor-
tants. Le surintendant des mines de Québec a évalué la production de sable 
ainsi obtenu en 1911 à $62,000; et elle ne représente naturellement qu'un 
faible partie de la valeur de ce produit dans la province en 1911. 

Le minéralogiste provincial de Colombie nous informe que près de Van-
couver et de Victoria des compagnies se sont formées pour fournir du sablo, 
lavé et du gravier trié, certaines de ces compagnies exploitant le gravier par 
jet hydraulique et se servant du courant ainsi formé pour l'entraîner vers les 
tamis où il est trié. Le sable et le gravier produits et employés dans ces  
deux villes ont atteint, l'année dernière, $360,000. 

Exportations annuelles de sable et gravier. 

I.  

Anne.  Valeur. Année. Tonnes. I Valeur. 

1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 

	

329,116 	121,795 

	

324,656 	86,940 

	

277,162 	118,359 

	

224,769 	80,110 

	

152,963 	76,729 

	

165,954 	90,498 
242,450 101,640 
197,558 101,766 
197,302 117,465 
159,793 119,120 

1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

	

355,792 	124,006 
399,809 129,803 
306,935 152,805 

	

336,550 	139,712 

	

298,095 	119,853 

	

298,954 	161,387 
481,584 256,166 
624,824 407,974 
573.494 408,110 

Importations annuelles de sable et gravier. 

Année fiscale. Tonnes. Valeur. Année fiscale. Tonnes. I Valeur. 

1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• 

	

26,065 	31,739 

	

41,573 	33,506 

	

19,609 	24,779 

	

18,953 	24.604 

	

21,308 	25,222 

	

32,148 	43,287 

	

30,288 	42,209 

	

35,713 	41,280 

	

35,749 	42,891 

	

47,381 	58,668  

	

91,518 	95,647 

	

110,634 	107,547 

	

85,339 	92,722 

	

116,500 	173,727 

	

171,700 	177,412 
266,704 223,043 
132,158 136,011 
151,982 -155,012 
241,375 246,613 

1907 (9 mois) .. 
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33,406 
12,100 
9,980 

19,200 
22,040 
23,247 
21,568 
24,446 
20,056 
13,496 
19,000 
18,492 
8,248 

Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

5,345 
7,357 

.. 5,314 
6,935 
6,368 
5,000 
5,180 

.. 	7,112 

64,675 
89,000 
00,689 

119,160 
100,250 
65,000 
69,070 
90,825 
75,550 
58,900 
53,370 
42,800 
40,791 

1886.. 
1887.. 
1888.. 
1E49.. 
1899.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 

5,510 
5,277 

4,335 
2,950 
4,000 
3,959 
1,833 

Année. 

1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

ARDOISE. 

La production de l'ardoise en 1911 a été de 1833 carrés valant $8,248 
ce qui est un peu moins que la moitié de la production en 1910 qui était de 
3,959 carrés valant $18,492. 

Les carrières les plus importantes sont celles de New Rockland, dans le 
canton de Melbourne, comté de Richmond, P.Q., qui sont louées par MM. 
Fraser and Davies. La même firme a ouvert une carrière à Botsford dans 
le comté de Témiscouata. 

Dans la province d'Ontario quelques travaux ont été faits près de New 
Liskard dans le canton d'Hudson, lot 10 de la Ve concession par la Canada 
Slate Co., Ltd., de New Liskard. On n'en a pas expédié d'ardoise. 

La production annuelle depuis 1886 a été la suivante:- 

Production annuelle d'ardoise. 

On n'a pas exporté d'ardoise depuis 1907. 
Les importations d'ardoise pendant ces six dernières années ont varié de 

$100,000 à $170,000 par an. En 1911 elles ont été de $167,685 et ont été 
ainsi réparties : ardoise à toiture $83,075; ardoises d'écoliers $35,049; crayons 
$6,036; autres objets en ardoise $45,525. Elles avaient été de $142,285 en 
1910. Toutes ces importations proviennent principalement des Etats-Unis. 
Cependant quelques ardoises à toiture proviennent de Grande-Bretagne, tan-
dis qu'une bonne partie des crayons d'ardoise est importée d'Allemagne. 

Les tableaux suivants donnent les importations et les exportations d'ar-
doise :- 
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Année. 
1911. 

1880.. 
1881.. 
1882.. 
1883.. 
Iss4.. 
1885.. 
1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 

• • 

• • 

• 

• • 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• 

• • 

• • 

1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• 

46,104 
50,441 
51,179 
29,267 
19,471 
24,176 
21,615 
24,907 
33,100 
53,707 
72,187 

SO4 

Importations d'ardoise en 1909, 1910 et 1911. 

Année. 
1900. Articles. 

Ardoise à toiture.. .. 
Ardoise à écrire.. .. 

Autres sortes d'ardoise et objets en ardoise. 

Année. 
1910. 

$ 	 $ 	 $ 

	

71,914 	67,063 	83,075 

	

34,085 	31,397 	35,049 

	

6,154 	6,948 	6,036 

	

23,068 	36,877 	45,525 

135,221 	142,285 	169,685 

Exportations d'ardoise. 

Tonnes. Année. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

1884.. .. 
1885.. .. 
1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 
1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 

	

539 	6,845 

	

346 	5,274 

	

34 	495 

	

27 	373 

	

22 	475 

	

26 	3,303 

	

12 	153 

	

15 	195 

	

87 	2,038 

178 	3,168 
187 	3,610 
36 	574 

301 	8,913 
Rien 	Rien 

2,539 
134 	612 

Rien 	Rien 
Rien 	Rien 

1897 à 1907.. ... 

Importations d'ardoise. 

Valeur. Année fiscale. Valeur. Année fiscale. 'Année fiscale. Valeur. 

21,431 
22,184 
24,543 
24,968 
28,816 
28,169 
27,852 
27,845 
23,151 
41,370 
22,871 

1002.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907 (9 mois). 
1908.. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

72,601 
84,437 
86,057 
93,228 

112,941 
95,520 

131,069 
124,0§5 
136,401 
147,172 



PIERRE.. 

.. Sous cette rubrique sont donnés les —chiffres concernant la pierre à bâtir, 
la pierre à monuments, les pavés, les dalles, les moellons, le rip-rap et la 
pierre cassée ainsi que le calcaire employé comme flux dans les hauts four-
neaux, les fabriques• de sucre, etc. Le calcaire employé pour la préparation 
de la chaux et du ciment n'y est pas inclus. 

On classe les pierres en quatre catégories: granites, calcaires, grès et 
marbres.  . 

Les chiffres qui suivent se limitent à l'extraction de la pierre et à son 
sciage et polissage quand les carriers s'y livrent eux-mêmes. Il n'est, pas 
douteux que de grandes quantités de pierre soient produites isolément, par des 

fermiers ou autres pour des fondations de granges ou autres bâtiments, de 
travaux en béton, etc., dont il est impossible de tenir compte. . _ 

Il en est de même pour une partie de la pierre employée dans la cons-
truction de voies ferrées et des routes. 

D'ailleurs, à de rares exceptions près, on ne peut pas donner la quantité 
de pierre extraite, et seule sa valeur peut être fournie. 

La valeur totale de la production de pierre en 1911 a été de $4,328,757 
au lieu de $3,650,019 en 1910, ce qui représente une augmentation de produc-
tion de $678,738 ou de 18.6%. 

Le nombre des firmes qui nous ont fait rapport en 1911 a été de 191 
elles ''ont employé 5,437 ouvriers et out payé $2,500,005 de 'salaires. En 
1910, 166 firmes avaient fait rapport; elles avaient employé 5,105 ouvriers .  et  
avaient payé $2,225,791 de salaires. • 

La production de 1911 s'est ainsi répartie : calcaires $2,574,926 ou 60%; 
granite $1,119,865 ou 26%; grès $451,183 ou 10.4% et marbre $162,783 ou 
3.8%. . . . _ 

La pierre produite a été employée comme il suit: à bâtir $1,368,693, ou 
31.6%; pour monuments $303,050 ou 7%; pavés et dalles $233,723 ou 5.4%; 
moellons $460,803 ou 10.6%; pierre cassée $1,509,498 ou 34.9% et flux de 
hauts fourneaux $452,990 (874,224 tonnes), ou 10.5%. « 

La production a été par province : Québec, qui est au premier rang a 
fourni $1,894,892 ou 43.8% ainsi répartis : calcaires $1,296,577, granites 

$462,678, marbre $135,187 et grès $450. Au second rang vient VOntario 
avec $892,305, soit 20.6% ainsi répartis : calcaires $680,461, granites $131,816, 

grès $54,032 et marbre $25,996. La Colombie est troisième avec $698,811 
ainsi répartis: granites $460,861, grès $179,580, calcaires $56,780 et marbre 
$1,600. Viennent ensuite le Manitoba avec $318,050; calcaires $315,782 et 
granites $2,268; la Nouvelle-Ecosse avec $292,914: calcaires $245,216, gra- 
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Granite. Calcaire. Marbre.. Grès. Total. 

24,25e 
37,994 

462,678 
131,816 

2,268 

460,851 

245,216 
• 110 

1,296,577 
680,461 
315,782 

56,780 

23,440 
35,337 

450 
54,032 

158,344 
179,580 

292,914 
73,441 

1,894,892 
892,305 
318,050 
158,344 
698,811 

6.8 
1.7 

43.8 
20.6 
7.3 
3.7 

16.1 

2,594,926 

59.9 

4,328,757 	 

	 .1100.0 

135,187 
25,996 

1,600 

451,183 

10.4 

162,783 

3 . 8 

1,119,865 

25.9 

Province. 

Nouvelle-Ecosse 	. . . . . 	. 
Nouveau-Brunswick . . . 	. 

Ontario . . 	. . . . . . . . 
Manitoba . . 	. . . 	. . . . . 
Alberta . . 	. . . . . . . . 
Colombie . . . . 	. . . . . . . . 

Total . . 	. . . . 

Pour cent.. .. 

Production de la pierre par provinces, 1910. 

Province. Granite. Calcaire. Marbre. Grès. 

Nouvelle-Ecosse.. . . 
Nouveau-Brunswick . . . 
Québec 
Ontario . . 	. . . . . . 
Manitoba .. 
Alberta . . 	. . . 
Colombie . . . . 	. . . . 

Total . . 

Pour cent . . 	. . 

	

18,291 	192,919  	16,425 	227,635  62 

	

6,880 	315  	51,793 	58,988 	1.6 

	

356,257 	962,429 	151,000   1,469,686  40.3 

	

109,678 	722,763 	4,100 	62,247 	898,788  24.6 

	

3,643 	328,029  	331,672  9.1 
. . 	 240,858 	240,858 	6.6 

	

244,767 	43,121 	3,679 	130,825 	422,392  11.6 

739,516 2,249,576 	158,779 	502,148 3,650,019 

20.3 	61 . 71 	4.31 	13.711 ......... 100.0 

Total. 

Valeur de la pierre vendue pour chaque catégorie de travaux, 1911. 

Espèces. 

Granite.. .. 
Calcaire. . . 
Marbre . . . 
Grès . . . . 

Total. . . 

Construc- 
tion. 

324,011 
625,402 
27,596 

391,684 

1,368,693 

Monu-
ments. 

129,017 
38,746 

135,187 
100 

353,050 

Pavés. 

$ 
172,246 
36,902 

24,575 

233,723 

Moellons. 

51,952 
374,327 

34,524 

460,803 

Pierre 
cassée. 

442,639 
1,066,55D 

300 

1,509,498 

Flux. 

• • • ...... 
452,990 

452,990 

Total. 

1,119,865 . 
2,594,926 

162,783 
451,183 

4,328,757 
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nites $24,258 et grès $23,440; l'Alberta avec $158,344 représentés par des 
grès et le Nouveau-Brunswick avec $73,441 dus surtout à des grès et des gra-
nites. 

Production de la pierre par provinces, 1911. 



Pavés. 

79,501 
125,637 

34,530 

307 

Valeur de la pierre vendue pour chaque catégorie de travaux,1910. 

Espèces. 

Granite..  . . 
Calcaire.  . . 
Marbre..  . . 
Grès . . . 

Total.  . . 

Construc- 
tion. 

268,197 
623,149 
158,700 
453,955 

1,504,001 147,421 	239,668 

Moellons. 

46,639 
295,168 

15 
10,178 

352,000 

Pierre 
cassée. 

270,603 
701,556 

3,220 

975,379 

Flux. 

431,486 
64 

431,550 

Total. 

739,516 
2,249,576 

158,779 
502,148 

3,650,019 

Production de la pierre par provinces, suivant l'emploi, 1910. 

Production de la pierre par provinces, suivant l'emploi, 1911. 

riON ince. 

Nouvelle-Ecosse 
Nouv.-Brunswick 
Québec . . . . . . 
Ontario . . . . . . 
Manitoba . . . . . 
Alberta . . . . . . 
Colombie . . . . . 

Total . . . . 

Pour c'ent 	. . 

Construc- 
tion. 

26,710 
45,348 

599,758 
168,012 
74,424 

151,787 
302,654 

1,368,693 

31.6  

Monu- 
ments. 

17,148 
22,986 

242,269 
8,647 

12,000 

303,050 

7 . 0 

Pavés. 

1,400 

151,242 
54,091 

26,990 

233,723 

5.4  

Moellons. 

3,717 
5,077  

200,243 
98,615 

106,782 
6,557 

39,812 

460,803 

10.6  

Pierre 
cassée. 

2,422 

700,787 
408,870 
136,844 

260,575 

1,509,498 

34.9  

Flux. 

241,517 
30 

593 
154,070 

56,780 

452,990 

10.5  

Total. 

292,914 
73,441 

1,894,892 
892,305 
318,050 
158,344 
698,811 

4,328,757 

100 . 0 

Construe- 	Monu- 	 Pierre 
Pavés. 	Moellons. 

	

ti on. 	men ts. 	 Flux. cassée.. 

	

$ 	$ 	$ 	$ 	$ 	$ 

	

18,610 	11,156 	4,600  	350 	192,910 

	

49,047 	6,880 	2,761 	200 	100 

	

707,890 	116,456 	165,730 	143,930 	329,627 	6,053 

	

83,602 	9,929 	65,588 	135,550 	414,826 	189,293 

	

215,378  	53,302 	62,992 	 

	

234,487  	6,371 	  

	

194,987 	3,000 	3,750 	10,086 	167,384 	43,185 

	

1,504,001 	147,421 	239,668 	352,000 	975,379 	431,550 

	

41.2 	4 . 0 	6 . 6 	9 . 7 	26.7 	11.8  

Monu- 
ments. 

74,576 
72,580 

265 

Total. 

227,635 
58,988 

1,469,686 
898,788 
331,672 
240,858 
422,392 

3,650.019 

100 . 0 

Province. 

Nouvelle-Ecosse. 
Noilv.-Brunswick 
Québec. . . 
Ontario.  . 	. . 
Manitoba .. . . . 
Alberta . . 	. 
Colombie . . . . . 

Total . . . . 

Pour cent . . . . 



8,606 

15,481 

33,097 

501 

57,685 

1,027 

26,672 

168 

83,767 

446 

63,407 

1,796 

25,103 

980 , 

 456 

28,335 

$ 

3,352 
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Exportations et importations.-Les exportations de pierre du Canada en 
1911 ont été évaluées- à $28,335 au lieu de $27,571 en 1910 et $57,685 en 
1909. L'item le plus important a été la pierre à bâtir non taillée dont on a 

exporté 83,767 tonnes valant $25,103. On n'a exporté que $1,436 de pierre 
taillée. 

Les exportations de différentes espèces de pierre en ces trois dernières 
années, d'après les Douanes, ont été les suivantes :- 

Exportations de pierre en 1909, 1910 et 1911. 

1909. 1911. 1910. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

Pierre - 
Ornementale : granite. 

marbre, 'etc., non taillée. 
De construction : grès, 

calcaire, etc., non tail- 

Ornementale : granite, 
marbre, etc., taillée ... 

De construction : grès, 
calcaire, etc., taillée... 

18,867 

5,272- 

' 80 

27,571 

Les exportations annuelles depuis 1890 ont été les suivantes :- 

Exportations de pierre et marbre, taillés ou non. 

Non 
taillés. 

Non 
taillés. Année. Taillés. Année. Taillés. 

21,725 
13,398 
7,698 
9,102 

22,576 
8,587 
4,934 
9,415 
2,526 
5,092 
5,933 

5,917 
8,632 
7,634 
4,760 
3,545 

23,097 
4,233 

15,194 
33,598 
5,352 
1,436 

1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 
1894.. .. 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. .. 
1899.. .. 
1900.. .. 

43,611 
46,162 
47,424 
12,532 
34,130 
51,616 
32,897 
42.034 
65,370 

101,931 
115,711 

1901.. .. 
1902.. .. 
1903.. .. 
1904.. .. 
1905.. .. 
1906.. .. 
1907.. .. 
1908.. .. 
1909.. .. 
1910.. .. 
1911.. .. 

157,739 
124,829 
46,295 
17,802 
13,089 
4,675 
3,087' 

36,820 
24,087 - 

 22,219 
26,899 

Les importations de pierre sont classées comme pierre à bâtir, excepté 
le marbre, objets en granite ou autres pierres, marbre et objets de marbre. 



Valeur. 

125,531 
186,064 

3,287 
154,798 
74,100 
34,128 

154,153 
18,368 
94,694 

1910. 

. 845,123  I.  

1911. 

Tonnes. 

27,658 
33,996 

789 

Valeur. 

85,084 
307,734 

91,214 
4,231 

164,229 
64,676 
39,376 

186,174 
46,839 

151,239 

1,140,846 

Tonnes. 

21,356 
52,908 

226,122 
539 

3C9 

La valeur totale des importations en 1911 a été de $1,140,846 au lieu de 
$845,123 en 1910, ce qui représente une augmentation de $295,723 ou d'en-
viron 35%. Les importations de 1911 se sont ainsi réparties: $392,868 de 
pierre à bâtir, dont 21,356 tonnes de pierre non taillée valant $3.98 et 
52,908 tonnes de pierre taillée valant $5.82 la tonne; $207,836 de granite 
et objets en pierre N.D.A.; $64,676 de pavés; $384,252 de marbre et objets 
en marbre. On a aussi importé 226,122 tonnes de déchets de pierre valant 
$91,214. 

En 1910 les importations avaient été: pierre à bâtir $311,595; objets eir 
granite $192,213; pavés $74,100 et marbre $267,215. La pierre importée 
provenait surtout des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, les Etats-Unis four-
nissant la pierre à bâtir, les pavés et le marbre tandis que la Grande-Bretagne 
importe le granite. On obtient aussi une certaine quantité de marbre d'Ita-
lie et d'autres pays. La valeur totale des importations provenant des Etats-
Unis a été en 1911 de $946,624, de la Grande-Bretagne $175,169, d'Italie 
$6,334 et d'autres pays $12,719. 

Les importations des Etats-Unis en 1910 avaient été de $640,084, celles 
de Grande-Bretagne de $160,664, celles d'Italie de $31,314 et celles d'autres 
pays $130,61. 

Importations de pierre en 1910 et 1911, 

Importations. 

Pierre à" bâtir non taillée (1) 	. 
‘c 	" 	taillée (2) .. 

Déchets de pierre (3) ......... 
Granite, scié seulement.. .. 

" 	objets de.. .. 	 . 

Objets de pierre, N.D.A... .. 	. 
Marbre et objets de : 

Marbre, scié ou dressé, non poli.. . 
" 	brut, non travaillé.. .. . 

objets de, N.D.A... .. 

(1) Dalles, granite, grès et toute pierre à bâtir non travaillée 
(2) Dalles et autres pierres à bâtir sciées ou dressées. 
(3) Déchets non travaillés, ni utilisables comme dalles, pierre à bâtir ou pavés. 



Gde Bretagne. Etats-Unis. Italie. Autres 
pays. 

Importations. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Valeur. Valeur. 

Pierre à bâtir non taillée (1) .. 
" taillée (2) ..... 

Déchets de pierre.. .. . 
Granite, scié seulement.. 

" 	objets de .... 	. 

Objets de pierre, N.D.A. . 
Marbre et objets de : 

Marbre, scié ou dressé, non poli 
" 	brut, non travaillé.. . 

objets de, N.D.A... .. 

1,764 
419 

911 
156,101 

43 
• 4,297 

3,825 
....... 

7,809 

175,169 

81,157 
306,694 
91,214 

3,320 
8,128 

64,633 
32,257 

174,618 
45,589 

139,014 

946,624 

20,496 
52,659 

226,122 
421 

2,163 
671 

6,334 

6,334 

2,822 

1,397 
1,250 
4,416 

12,719 

196 
109 

118 

23,928 
36,884 

280 
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Importations de pierre avec les pays d'origine, 1911. 

(1) Dalles, granite, grès et toute pierre à bâtir non travaillée. 
(2) Dalles et autres pierres à bâtir sciées ou dressées. 

Importations de pierre, années fiscales 1900 et 1911. 

1910. 1911. 

Importations. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

28,001 
36,578 

773 

Pierre à bâtir non taillée (1) 
" 	taillée (2) 

Granite, scié seulement.. .. 
" 	objets de.. .. 

Objets de pierre, N.D.A... .. 

Marbre et objets de : 
Marbre, scié ou dressé, non poli.. .. 

" 	brut, non travaillé.. .. 
objets de, N.D.A... .. 

110,997 
184,620 

2,146 
130,697 

58,247 
32,372 

128,897 
1,398 

54,503 

126,386 
206.224 

3,113 
159,377 
74,143 
34.861 

174,001 
25,606 

107,821 

• 911,632 703,877 

(1) Dalles, granite, grès et toute pierre à bâtir non travaillée. 
(2) Dalles et autres pierres à bâtir sciées ou dressées. 



PIERRE A BATIR. 

Brute. Taillée. 
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Importation annuelle de pierre. 

Année fiscale. Objets de 
granite, etc. Marbre. Dalles.  Valeur. 

totale. 

1880.. 
1881.. 
1882.. 
1883.. 
1884.. 
1885.. 
1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 
1894.. 
1895.. 
1896.. 
1897.. 
1898.. 
1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907".. 
1908.. 
1909.. 
1930.. 
1911.. 

$ 	$ 	 $ 	$ 	$ 	 $ 

	

32,824 	3,146 	29,403 	63,015  	128,393 

	

7,823 	50,326 	36,877 	85,977 	241 	181,244 

	

32,848 	775 	37,267 109,505 	848 	181,243 

	

33,429 	1,632 	45,636 128,520 	99 	209,316 

	

46,232 	4,856 	45,290 108,771 	1,158 	206,307 
28,433 . 	2,058 	39,867 	102,835 	1,756 	174,949 

	

36,776 	4,899 	41,984 117,752 	9,443 	210,854 

	

47,819 	6,549 	.11,829 104,250 	10,966 	211,413 

	

84,263 	2.110 	47,487 	94,681 	21,077 	249,618 

	

89,723 	10,591 	61,341 118,421 	15,451 	295,527 

	

126,456 	5,699 	84,396 	99,353 	48,995 	364,899 

	

151,119 	19,771 	61,051 	107,661 	36,348 	372,950 

	

8 5,169 	10,381 	39,479 106,268 	15,048 	256,345 

	

47,609 	8,901 	49,323 	96,177 	8,500 	210,510 

	

48,097 	4,811 	49,510 	94,657 	2,429 	199,504 

	

37,73.2 	6,550 	51,050 	83,422 	84 	178,838 

	

42,737 	11,393 	51,499 	90,065 	Rien 	195,694 

	

27,942 	11,272 	34,026 	77,150 	227 	150,117 

	

25,322 	3,173 	41,240 	95,894 	1,540 	167,129 

	

43,494 	4,596 	60,148 104,879 	Rien 	210,067 

	

63,376 	1,157 	57,039 	94,017 	63 	215,652 

	

45,039 	1,039 	66,639 	96,159 	116 	208,992 

	

69,972 	29,102 	72,397 	130,424 	1,231 	303,126 

	

71,202 	16,664 	78,629 153,481 	Rien 	319,976 

	

59,864 	33,914 	141,165 181,511 	Rien 	416,454 

	

49,004 	53,813 	150.160 145,466 	Rien 	398,443 

	

66,994 	65,134 	178,435 189,589 	Rien 	500,152 

	

58,398 	78,967 	136,779 176,450 	Rien 	450,594 

	

, 80,950 	90,740 	192.248 	287,587 	Rien 	651,525 

	

63,984 	72,961 	193,949 200,928 	Rien 	531,822 

	

110,997 	184,620 	223,462 	184,798 	Rien 	703,877 

	

126,386 	206,224 	271,594 307,428 	Rien 	911,632 

• 9 mois finissant en mars 1907. 

GRANITE. 

La production de granite et trapp en 1911 d'après les rapports de 47 
firmes a eu une valeur de $111,986 tandis que 33 firmes en avaient produit 
$737,516 en 1910; l'augmentation a donc été de $380,349 ou de 51.4%. 
L'augmentation a surtout été sensible pour le granite employé en construction 
et sous forme de pierre cassée. 

La province de Québec en est 'le producteur le plus important et les 
ventes de granite dans cette province en 1911 ont eu une valeur de $462,678 
au lieu de $356,257 en 1910. La Colombie suit Québec de près avec $460,851. 
au lieu de $244,767 en 1910. L'Ontario a produit $131,816 de granite en 

1.911, au lieu de $109,678 en 1910. La Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-
Brunswick ont également accru leur production., le total pour les deux pro-
vinces étant de $37,994. La plus grande partie de la pierre brute extraite au i 

Nouveau-Brunswick, ainsi que celle qui a été importée de Bedbeach, au Maine 
et de Mont Johnson dans la province de Québec, est taillée aux usines de 
St-Georges; on a fini à cette usine en 1911 pour $86,658 de monuments en 
pierre, etc. 



Total. 

116,256 
27,600 

26,990 

Construc- 
tion. 

$ 
1,400 

12,000 

39,812 

18,291 
6,880 

356,257 
109,678 

3,643 
244,767 

739,516 

Total. Province. 

Nouvelle-Ecosse.. 
Nouveau-Brunswick.  
Québec.. 
Ontario.. 
Man i toba 
Colombie.. 

Total.. .. 

1899.. 
1900.. 
1901.. 
1902.. 
1903.. 
1904.. 
1905.. 
1906.. 
1907.. 
1908.. 
1909.. 
1910.. 
1911.. 
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Les chiffres concernant la production par provinces en 1911 et 1910, 
l'emploi qu'on a fait de la pierre et lia production annuelle totale depuis 1886 
sont donnés dans les tableaux suivants:- 

Valeur de la production du granite par provinces, 1911. 

Moellon. Pavés. Pierre 
cassée. Province. 

Monu- 
ments. 

129,000 172,246 

Nouvelle-Ecosse.. 
Nouveau-13  runswick . 
Québec.. .. 
Ontario.. .. 
Manitoba.. .. 
Colombie,. 

Total.. .. 

5,670 
15.008 

168;759 
13,100 

121,474 

324,011 

17,048 
*22,986 

74,687 
2,296 

12,000 

140 	 

102,976 
76,820 

2,268 
260,575 

442,639 

24,258 
37,994 

462,678 
131,816 

2,268 
460,851 

1,119,865 51,952 

*La valeur de la pierre "finie" en 1911 était de $86,65S. 

Valeur de la production du granite par provinces, 1910. 

	

Construe- 	Monu- 	p 1,  vé 
- 	- 	- 

moplion ' 
	

Pierre 

	

ments. 	' 	 cassée. tion. 

$ 	8 	$ 	$ 	$ 

	

2,600 	11,091 	4,600 	  . 	 

	

*6,880 		 

	

202,435 	53,405 	40,831 	3,055 	56,531 

	

1,100 	'200 	30,320 	33,513 	44,545 
3,643 

	

62,062 	3,000 	3,750 	10,071 	165,884 

	

268,197 	74,576 	79,501 	46,639 	270,603 

" La valeur de la pierre "finie' a 'été de $70,000. 

Production annuelle de granite. 

Année. Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

1886.. .. 
1887.. .. 
1888.. .. 
1889.. .. 
1890.. .. 
1891.. .. 
1892.. .. 
1893.. .. 
1804.. .. 
1895.. .. 
1896.. .. 
1897.. .. 
1898.. .. 

6,062 
21;217 
21.352 
10,197 
13,307 
13,637 
24.302 . 

 22;521 
16,392 
19,238 
18,717 
19,345 
23,897' 

63,309 
142,506 
147,305 
79,624 
65,985 
70,056 
89,326 
94,393 

109,936 
• 84,838 
106,709 
61,934 
81,073 

13,418 

15,136 

90,542 
80,000 

155,000 
210,000 
200,000 
150.000 
226,305 

 278,419 
194,712 
282,320 
454.824 
739,-516 

1,119:865 



Construc-
tion et or-

nemen-
tation. 

Province. Cassé. Pavés. Môellon. Flux. Total. 

Nouvelle-Ecosse. 
Nouv.-Brunswick. 
Québec.. .. 

Manitoba .. 
Colombie.. .. . 

8 

80 
462,944 
126,700 
74.424 

2,122 

597,811 
332,050 
134,576 

34,986 
1,916 

1,577 

200,243 
65,725 

106,782 

Tonnes. 
483,035 

60 
659 

295,837 

94,633 

241,517 
30 

593 
154,070 

56,780 

245,216 
110 

1,296,577 
680,461 
315,782 

56,780 

Total.. .. 664,148 1,066,559 36,902 374,327 874,224 452,990 2,594,926 

2,249,576 

192,919 
315 

962,429 
722,763 
328,029 

43,121 

Total. Province. 

Nouvelle-Ecosse. 
Nouv.-Brunswick. 
Québec.. .. 
Ontario.. .. 
Manitoba .. 
Colombie..  

Total.. .. 
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CALCAIRE. 

Les chiffres ci-dessous ne concernent pas la pierre à chaux ni le calcaire 
employé dans la fabrication du ciment, les chiffres regardant l'une et l'autre 
ayant été donnés séparément. Dans ces conditions la production de calcaire 
art Canada en 1911 a été de $2,594,926 au lieu de $2,249,576 en 1910, soit 
une augmentation de 15%. 

La production de calcaire pour la construction, pour les monuments et 
comme pavés a diminué mais celle de moellons et de la pierre cassée a aug-
menté. La quantité de flux produite a été moindre, mais sa valeur a été 
supérieure à ce qu'elle était en 1910. 

La production de calcaire pour la construction en 1911 a été de $664,148 
au lieu de $695,729 en 1910; celle de la pierre cassée $1,066,559 au lieu de 
$701,556; celle des pavés $36,902 au lieu de $125,637; celle des moellons 
$374,327 au lieu de $295,168; celle du flux 874,224 tonnes valant $452,990 
au lieu de 896,677 tonnes valant $431,486. 

Valeur de la production de calcaire par provinces, 1911. 

Valeur de la production de calcaire par provinces, 1910. 

Construc- 
tion et or- 

	

Cassé. 	Pavés. 	Moellon. 	Flux. 
nemen- 
tation. 

$ 	$ 	$ 	$ 	Tonnes. 	$ 

	

 	385,838 	192,919 

	

15 	200  	 100 	100 

	

417.506 	273,096 	124,899 	140,875 	9,573 	6,053 

	

62,830 	368,911 	738 	100,991 	406,391 	189,293 

	

215,378 	59,349  	53,302 	 

	

 	94,772 	43,121 

	

695,729 	701,556 	125,637 	295,168 	896,677 	431,486 



1886.. 
1887.. 
1888.. 
1889.. 
1890.. 
1891.. 
1892.. 
1893.. 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

1897 à 1907 incl.. 

1910. 
1911. 
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Valeur de la production de calcaire par provinces, 1909. 

Construc- 
tion et or- 

	

Province. 	 Cassé. 	Pavés. 	Moellon. 	Flux. 	Total. 
nemen- 
tation. 

$ 	$ 	$ 	$ 	Tonnes. 	$ 	$ 
Nouvelle-Eeosse. 	2,025   319,795 	159,897 	161,922 
Nouv.-Brunswick. 	30 	• 	 30 
Québec.. 	.. 	.. 	456,338 	257,185 	154,259 	94,221 	20,500 	10,250 	972,253 
Ontario.. .. .. 	78,823 	207,589 	169 	66,885 	427,422 	196,208 	639,674 
Manitoba.. 	.. 	224,605 	54,575 	62 	49,312  	328,554 
Colombie.. 	 74,515 	37,258 	37,258 

Total.. 	.. 	761,821 	609,349 	154,490 	210,418 	842,232 	403,613 	2,139,691 

MARBRE. 

De 1886 à 1896 on a produit un peu de marbre, $4,167 pour ces 11 
années. De 1897 à 1907 ou n'a aucun chiffre indiquant une production. Mais 

en ces dernières années celle-ci a pris de grandes proportions grâce à l'ou-
verture de carrières à Philipsburg, P. Q., par le Missisquoi Marble Company 
Limited et à plusieurs autres ehdroits dans l'Ontario et en Colombie. 

La production totale en 1911 a été de $162,783 au lieu de $158,779 en 
1910 et $158,441 en 1909. 

Des carrières de marbre ont été exploitées en 1911 à Philipsburg et 
South IStukely, P.Q., dans les cantons de Dungannon et Hungerford dans 
l'Ontario et à Marble Head en Colombie.  

La valeur de la production de Québec a été de $135,187 au lieu de 
$151,000 en 1910 et $130,000 en 1909. L'Ontario a produit $25,996 de 
marbre au lieu de $4,100 en 1910 et $3,441 en 1909, et la Colombie $1,600 
au lieu de $3,679 en 1910 et $25,000 en 1909. 

A l'exception dès carrières de Philipsburg et Bancroft les travaux effec-
tués ont été pratiquement confinés à l'ouverture de carrières. 

Production annuelle de marbre. 

Année. Tonnes. Valeur. Année. Tonnes. Valeur. 

501 
242 
191 

83 
780 
240 
340 
590 

9,900 
6,224 
3,100 

980 
10,776 

1,752 
3,600 
5,100 

Rien 
200 
224 

Rien 

Rien 
2,000 
2,405 
Rien 

125,000 
158,441 
158,779 
162,783 



Pavés. Cassé. 

300 

24,575 

300 24,575 

Moellon. Total. 
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Les importations de marbre en 1911 ont été évaluées à $384,252 au lieu 
de $267,215 en 1910 et $182,147 en 1909. 

Les importations annuelles de marbre depuis 1880 sont données dans le 
tableau général des importations de pierre à la page 50. 

GRES. 

On a produit en 1911 $451,183 de grès, chiffre qui présente une légère 
baisse sur celui de 1910, $502,148. La plus grande partie du grès exploité 
a été employée à la construction bien que de petites quantités aient servi 
comme moellons ou comme pavés. 

On a vendu en 1911, $391,784 de grès pour la construction ou les monu-
ments, soit 86.8 de la production totale, dont $8,650 en pierre brute et 
$3 05,282 en pierre taillée, préparée par le carrier. En 1910 ces chiffres 
avaient été respectivement $454,220, $118,364, et $335,856. 

Les trois tableaux suivants donnent les chiffres de la production en 1909, 
1910 et 1911. On n'a pas de chiffre pour les années précédentes. 

Valeur de la production de grès par provinces, 1911. 

Province. 

-Nouvelle-Ecosse.. 
Nouveau-Brunswick.. .. 
Québec.. .. 
Ontario.. .. 
Alberta.. .. 
Colombie.. .. 

Total.. .. 

Construc- 
tion et or- 
nementa- 

tion. 

21,140 
30,260 

450 
8,567 

151,787 
179,580 

391,784 

Moellon. 

2,000 	23,440 
5,077 	35,337 

450 
20,890 	54,032 

6,557 	158,344 
179,580 

34,524 	J 	451,183 

Total. 

Valeur de la production de grès par provinces, 1910. 

Province. Pavés. 
Construc- 
tion et or- 
nementa- 

tion. 
Cassé. 

34,530 .  

Nouvelle-Ecosse.. 
Nouveau-Brunswick.. 
Ontario.. .. 
Alberta.. .. 
Colombie.. .. 

	

16,075 	350 

	

49,032 	 

	

25,301 	1,370 

	

234,487 	 

	

129,325 	1,500 

16,425 

	

2,761 	51,793 

	

1,046 	62,247 

	

6,371 	240,858 
130,825 

Total.. .. 454,220 	3,220 34.530 10,178 502,148 



Construc- 
tion et or- 
nementa- 

tion. 
Cassé. Total. 
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Valeur de la production de grès par provinces, 1909. 

Province. Pavés. 

17,774 

Nouvelle-Ecosse.. 
Nouveau-Brunswick 
Ontario.. .. 
Alberta.. .. 
Colombie.. .. 

	

15,050 	800 

	

25,784 	 

	

29,584 	2,563 
87,450 

	

168,338 	 

	

6,000 	21,850 

	

4,825 	30,609 

	

12,903 	62,824 

	

2,933 	90,383 

	

175 	168,513 

Total.. .. 326.206 	3,363  17,774  6,836  II 	374,179 


