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Les , )
Charbons du Canada..
) Recherches 1_ndustr1elles.

~ YOL. VI

INTRODUCTION.

- Dans J'automne de 1906 le Gouvernement canadien décida, sur I'ini-
tiative du D* A.-P. Low, directeur de la Commission géologique, d'entre-
prendre une étude des combustibles du Canada en s'inspirant des essais
de combustibles qui avaient déja été commencés par le Service géologique
des Etats-Unis. Mais comme le Gouvernement n’avait pas & Ottawa des
laboratoires mécaniques suffisants et comme le département des mines- de
I'université McGill avait déja effectué des travaux de recherches sur un
“certain nombre de charbons de I'Quest, le D* Low pria le D= Porter, Direc-
teur de ce département, d’entreprendre des recherches étendues. Cette
proposition fut approuvée par les gouverneurs de I'université et le D*
Porter fut autorisé A entreprendre les essais dans les laboratoires de
I'université, sans honoraires; il était convenu cependant que les Gouver-
neurs achéteraient tous les appareils qui seraient nécessaires pour compléter

le matériel existant et contribueraient aux augmentations de salaires,

- d’appointements, de fournitures diverses que les recherches nécessiteraient.

A 1a demande du D* Low, les chemins de fer “Intercolonial” et “Cana-

dien du Pacifique” acceptérent généreusement de transporter. sans frais

tout le matériel et les charbons, ce qu1 représente plusxeurs centaines de
tonnes.

Peu de temps aprés le commenoement des recherches on créa un dé-
partement fédéral des mines sous la direction de I'hon. William Templeman,
ministre des Mines, et du D* A.-P. Low, sous-ministre; de sorte que les .
recherches, et d'une -fagon générale tout ce qui concerne les minéraux’
économiques, passérent de la Commission géologique A la Division des
Mines sous la direction du D* Eugéne Haanel. Cependant de toute fagon '
le programme primitif fut maintenu sans aucun changement. .

Dés le début on vit qu'il était bon de limiter ces recherches aux char-
bons et aux lignites du Dominion et on élabora alors le programme smvant*—
Sec. 1.—Organisation générale et administration.
Sec. II.—Préparation d'un rapport sommaire d’ensemble sur les
“bassins houillers et sur les mines de charbon du Canada.
Sec II11.—Echantillonnage sur le terrain.

9 -




10

Sec. IV. —Broyage des échantillons et préparatxon pour le traltement
. Sec. V.—Lavage et nettoyage mécanique. .
Sec. \VI.—Essais de cokéification. - S
Sec. VII.—Essais aux chaudiéres.
' Sec. VIII.—Essais au gazogéne et au moteur 3 gaz.
© Sec. IX.—Travaux au laboratoire de chimie et recherches diverses.

PERS ONNEL TECHNI QUE.

i} Le personnel technique engagé pour ces recherches comprenait:—
(1).. J.-B. Porter, EM., Ph.D., D.Sc., professeur d’exploitation
des mines, université McGill, chargé de V'organisation-et de la direction
générale des recherches; dirigea personnellement les sections I et IV, et
V et VI en partie.
(2.) R.-]: Durley, B.Sc., Ma.E., professeur de méw.mque, umver51té
McGill, chargé des sections VII et VIII..
“(3). Theo.-C. Denis, B.Sc., division des Mmes, ministére des Mines,
" Ofttawa, chargé des sections IT et III (en partie.)
(4). Edgar Stansfield, M.Sc., Chef Chimiste, chargé de la section
IX, de la section I1I et de la section VI (en partie.)
' (5).. H.-F. Strangways, M.Sc., Dawson Fellow en mines, université
McGill, assistant dans les sections IV et Vi 1907,
_ (6). H.-G. Carmichael, M.Sc., Dawson Fellow en mines, umver51té
" McGill, assistant dans les sections IV et V, 1908.
(7) E.-B. Rider, B.Sc., Préparateur des' Mines, université McGlll
assistant dans les sections IV et V, 1909, 1910. .
(8). Chas. Landry, Mécanicien en chef du département des Mmes,
_ université McGill, contremaitre dans les sections IV et V.
’ (9.) J.-W. Hayward, M.Sc., Professeur adjoint de mécamque, :
université McGill, assistant chargé de la section VII, 1907, et du travail
. préliminaire de la section VIII,
' (10).. ]. Blizard, B.Sc!, chargé de conférences de mécanique; univer-
sité McGill, Assistant chargé de la section VII, 1908, et assistant dans la
section VIII. BN
_ (11). D.-W. Munn, M.A.B.Sc., Préparateur de mécamque, université
" McGill, assistant dans les sections VII et VIIL. .
. (12). G.-L. Guillet, M.Sc., Préparateur de mécanique, umver51té .
McGill, Assistant dans la section VII.
(13). G. Killam, M.A., B.Sc., Préparateur de mécamque, umversxté
McGill, assistant dans la section VIII
- (14). J].-S. Cameron, B.Sc., Préparateur de mécanique, umver51té
McGill, Assistant dans la section VIII,
(15). A. Balmfirth, Ingénieur en Chef de la station Centrale d’élec-
tricité de I'université McGill, Contremaitre dans la section VII.
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" --(16). ]. Gardner, Contremaitre dans la section VIII.

(17). J. Hoult, Chaufteur dans tous les essais de la section VIL.

(18). J.-H.-H. Nicolls, B.Sc., Aide-Chimiste, assistant dans la sec-
- tion IX, 1908-1909

(19). R.-T. Mohan, B.S., Axde-Chmnste, assistant section IX, 1908.

(20). P.-H. Elliott, M.Sc., Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.

(21). E.-]J. Conway, B.Sc., Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.

(22). W.-B. Campbell, Aide-Chimiste, assistant section IX, 1908.

(23). R.-S. Boechner, M.Sc., Préparateur de‘ chimie, université
. McGill, Assistant 3 la section IX, 1908.

(24). H. Hartley, B.Sc., Aide-Chimiste, Assistant dans la secnon IX
1909. '

- (25). W.-P. Meldrum, B.Sc., du département de Chimie, université
McGill, Assistant dans la section VI, 1909.

. (26). H.-H. Gray, B.Sc., Préparateur de Métallurgie, université
McGlll Assistant dans la section IX, 1909-1910.

.(27).. H.-G. Morrison, B.Sc., Aide-Chimiste, Assistant dans la sec-
- tion IX, 1909-1910

On employa également, d’une facon plus ou moins contmue dans les
diverses sections, un certain nombre de mécaniciens, machinistes et manceu-
vres. . . : : .

En outre des personnes déjd nommeées, nous reglimes le concours de
divers techniciens attachés 3 l'université McGill et qui nous aidérent’
beaucoup en nous donnant de temps en temps leurs conseils:—

Alfred Stansfield, D.Sc., Professeur de Métallurgie.

H.-T. Barnes, D.Sc., Professeur de Physique.

Nous devons également remercier les Gouverneurs de l'université
McGill: le Principal W. Peterson, C.M.G., le Doyen, F.-D. Adams, F.R.S,,
le Secrétaire W. Vaughan, Ecr., le chef Comptable, R.-S. Burrell, Ecr.,
et beaucoup d’autres. ’

LABORATOIRES.

Les laboratoxres du département des Mines et du département de
Meécanique de l'université McGill, dans lesquels on fit ces essa.ls, on été
. construits et outillés il y a peu d’années avec un développement inconnu
A cette époque dans I'Amérique du Nord. Les bitiments et les appareils
pour l'atelier de préparation mécanique des minerais ont coité 3 eux seuls
plus de $150,000, et le laboratoire d’appareils A vapeur a colité & peu prés
une somme égale. Cet outillage n'a nécessité que peu d’additions & ce qui
concerne I'échantillonnage, le broyage, le lavage du charbon, les essais aux
chaudiéres et les analyses chimiques; par contre il a fallu acheter un cer-
tain nombre de petites piéces telles que des calorimétres, des pyrométres,
des thermomeétres, etc., etc.

’
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" En ce qui concernait les essais au gazogéne et au moteur A gaz, on dut

-_dépenser un peu plus, attendu que I'outillage universitaire se trouvait

un peu petit pour les essais & grande échelle qu’on avait en vue. On batit

- donc une annexe, de 25 pieds par 70 pieds, de I'atelier de préparation mé-
" canique qu'on outilla d’une . fagon compléte, ce matériel, bitimerts et

installation ' cofitérent environ $12,000. On trouvera une. description

. détaillée de cette installation avec cofit des appareils, etc., dans le volume
IT, VIIle partie du rapport. On trouvera également dans d’autres parties -

~ -de ce méme rapport des descriptions analogues des apparells nécessités --

- par les dlverses recherches

v

-
~

LES TRAVAUX DE RECHERCHES.

-

- : Echantzllonnage sur le terrain.

_ Ces recherches nécessitérent 'échantillonnage de smxante trois mines
~ou couches diverses. Le travail d’échantillonnage fut toujours effectué

par un membre responsable du personnel technique, et toutes les précau-
tions furent prises pour donner le maximum de sécurité. On n’a décrit
en détails dans la troisiétme partie du volume que les principes généraux

" qui ont guidé ces échantillonnages, et les descriptions détaillées des travaux
- d’échantillonnage aux dlﬂérentes mines se trouvent dans le vol. I, troisiéme
" partie.

Les tables des matiéres de chaque volume (appendlces III, IV et V)

_-renferment une liste des échantillons arrangée suivant I'ordre géographique;
" cette méme liste se retrouve dans le texte méme du rapport, volume I,

pages 8 412 et volume I1, pages 201 A 206; et dans ce volume, pages 18
a 21

Broyage et échantillonnage au laboratoire.

A leur ax:riirée 4 la station d’essai de I'université McGill, tous les ééhan-
tillons furent broyés de fagon 3 passer 3 travers un crible de 2”, et mélangés

chambre siche, ot ils réstérent en stock pour attendre leur tour.

Les méthodes d’échantillonnage sont décrites en détails dans la’ qua- A
~ tridéme partie du volume 1. :

Les échantillons accessoires et plus petits allérent directement au
‘laboratoire de chxmne ol on les garda jusqu'a utlhsatxon dans des bocaux

_scellés.

T - Nettoyage mécanique.

Chaque échantxllon important fut traité au laboratoire par les solu-
tions lourdes et les diverses qualités furent analysées. Ces expériences

e - avaient pour but de déterrmner a I'avance les résultats probablw du lavage.

. soigneusement sur un grand plancher pavé-de granit puis échantillonnés
- par le chimiste, etc., et enfin remis en sacs scellés et envoyés dans une

B A 505
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Chaque fois que ces essais préliminaires donnérent des résultats f;avorables.
on traita un gros lot de charbon dans la laverie de I'université et on en
vérifia les résultats par une série ultérieure d’essais aux solutions lourdres.,
~ . 11 aurait été possible dans un laboratoire de laver complétement, mais

. avec une dépense disproportionnée 2 la valeur du charbon, aussi ne I'a-t-on

pas tenté, et notre but a été de nous tenir dans les conditions industrielles.

_ Par les essais comparatifs qu’on a faits entre le travail au laboratoire et le

lavage des charbons dans les ateliers industriels, il est évident que notre
but a été atteint et que les essais tels que nous les avons conduits repré-

_sentent dans I’ensemble la pratique industrielle.

“Tout ce qui concerne le lavage du charbon et leur essai se trouve dans
le vol. 1, partie V, et les résultats de tous les essais sont résumés dans une
série de tableaux. Les résultats détaillés de chaque essai se trouvent dans
le volume III.

Essazs de cokézﬁcatzon

La détermmatlon de la convenance d'un charbon 4 la fabrication d'un
bon coke est d’une grande importance pratique et jusqu'd ces derniers
temps on admettait que cette détermination ne pouvait se faire qu'en
four A coke, par une série d'essais & grande échelle et cofiteux. Méme un
four & coke de dimensions normales, mais isolé, est peu satisfaisant pour
ces essais, car sa marche différe beaucoup de celle d'un four situé dans une
batterie. En résumé; le seul moyen sfr consiste 3 envoyer une grande
quantité de chaque charbon étudié A une batterie de fours et A le traiter
dans les conditions industrielles normales, répétant les opérations si C'est
nécessaire aux diverses pérlodes de la cmsson, Jusqu'é ce qu'on puisse at-

’temdre une conclusion définitive. .

Il était évidemment impossible de faire des essais complets de cette
nature sur chacun des cinquante charbons différents des séries & étudier,
aussi a-t-on entrepris des recherches considérables aux fours & coke de la
Dominion Iron and Steel Co., de Sydney, N.-E. dans le but d’établir une
méthode sfire, permettant d’opérer sur une petite échelle. Ces recherches
et les essais complémentaires que nous avons faits dans des fours A coke de
types divers dans d'autres parties du Canada, nous ont finalement amené
3 des conclusions satisfaisantes, de sorte qu'il est possible maintenant
d’essayer des lots de charbons pesant par exemple 50 livres, les cokes obte-
nus par cette nouvelle méthode étant de tous points semblables aux cokes
de fours industriels, et méme le plus souvent identiques.

Cette méthode est, en quelques mots, la suivante: 1’échantillon de
charbon, qui est aussi frais que possible, est broyé, lavé si c’est nécessaire,

et légérement humidifié la plupart du temps. On obtient ainsi un échan- .

tillon qui se trouve exactement dans les mémes conditions que le charbon

chargé dans les fours industriels. Cet échantillon est mis dans des caisses
rectangulaires en fortes tbles de fer, chaque caisse contenant par exemple

-

SOEMG SN S

e

TR s VTN

B AR R Mt it it




o - 14 - . )
50 livres. Toutes les caisses sont largement perforées de fagon A laisser
. les gaz s'échapper mais les trous sont bouchés avec du papier de fagon & .
empécher I'entrée ou la sortie du charbon. Ces caisses sont pesées et -
_ placées dans un four en chargement, et deviennent ainsi une partie
intégrante de la charge normale. Le charbon cuit donc dans des con-
- ditions entiérement normales. Quand on défourne, on éteint les caisses
“aussi rapidement mais aussi légérement que possible; on les séche et on
les pése avant de les ouvrir.,

En outre de ces essais directs, dont le but était de déterminer si un
charbon pourrait ou non se cokéifier, on entreprit une série d’essais pour
rechercher l'effet de 'humidification, de la compression, etc., et des
différentes températures et durées de cuisson.

On a également été obligé d’établir une méthode de détermination
,de la dureté des cokes. Les simples essais de broyage ne suffisant pas,
on s’est décidé finalement 4 accepter une méthode type d’essai en caisse
par laquelle on détermine les pertes aux manipulations et une méthode
d’essai & I’écrasement en masse sous une pression donnée par laquelle on
détermine la résistance du coke dans les silos et dans les hauts fourneaux.

Dans une autre série d’essais on détermina l'effet qu'avait 'exposition
4 l'air d’un charbon donné sur le coke qu’on en pouvait obtenir. Certains
“charbons ne se cokéifient que lorsqu’ils sont frais; d'autres se cokéifient,
mais pas aussi bien quand ils sont vieux; d’'autres enfin ne semblent pas
étre affectés méme aprés une longue exposition i 'air. Toute cette ques-
tion est assez obscure et I'analyse chimique ne jette pas autant de lumiére
-qu’on désire sur cette questlon

- La cokéification et les essais de convenance 'a 1a cokéification ont été
traités dans le vol. I, partie VI, et les résultats de tous les essais princi-
paux sont réunis dans une série de tableaux résumés. Les résultats dé-.
taillés des essais et les chiffres complets provenants d’un certain nombre
d’essais accessoires se trouvent dans 'appendice IV du présent volume.

v

- ’ ' - Essais au chaudidres.

Les essais aux chaudiéres furent faits dans la chambre d'essais des
chaudiéres de l'université, les méthodes su1v1es étant autant que possible

" celles de la pratique normale. .

La chaudiére qui est une Babcock et Wilcox de 60 C.V. fut soigneuse-

' ment nettoyée et essayée avant les essais; on en fit un étalonnage en ’es-
sayant avec du charbon de Georges Creek. En tout on fit sonxante-douze
essais qui durérent chacun au moins 10 heures.

Les méthodes suvies dans ces essais sont décrites en détail dans la
septiéme partie du volume II, et cette méme partie renferme également

~ une étude générale sur I'emploi du charbon pour produire de la vapeur .
et un résumé sous forme de tables de toute la série des essais. '
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. L'appéndice I1, dans le volume IV, renferme les chiffres complets de
chacun de ces essalis; il est suivi par les tableaux résumés dont nous avons
" déjA parlé et qui ont été également insérés dans le volume II.

.

Essais au gazogéne.

Les essais au gazogéne furent faits dans un laboratoire séparé construit

et outill¢ spécialement A cet effet & 'université McGill. On essaya plu-

sieurs gazogénes, mais les essais normaux furent faits sur un gazogéne
spécial 2 tlrage descendant timbré 4 40 C.V.

' Les essais durérent au moins 24 heures, et on les contréla par des séan-

- ces encore plus longues; I'une d’elles dura 10 jours. - ‘

Les méthodes employées dans ces essais sont exposées en détail dans

la huitiéme partie du volume Il etony a résumé sous forme de tableaux les
résultats de ces essais.

ploi des gazogénes et des moteurs & gaz pour I'obtention d’énergie. Les

résultats détaillés de ces essais se trouvent dans I’appendice III du volume
V. '

. o Travaux au laboratoire de Chimie.

\

Le travail au laboratoire de chimie fut trés considérable. On dut

'finis. On n’a jamais méme compté le nombre total des analyses qu'on a
ainsi faites, mais la simple énumération des différents matériaux analysés
et des diverses analyses, déterminations et recherches qui on tété faites,
. donnera une idée de ce travail de laboratoire.

MATERIAUX ANALYSES.

Echantillons de charbon, principal, tout venant de la mine, décomposé
A l'air, essais aux chaudiéres, essais au gazogéne, essais de cokéification,
charbon entiérement lavé, produits intermédiaires de laverie, essais de
densité, essais de tamisage. Fchantillons de coke d'essais de cokéification;
échantillons de gaz d'essais aux chaudiéres, d’essais au gazogéne et d'essais
de cokéification. Echantillons de cendres d'essais aux chaudiéres, d’essais
au gazogéne, et combustion au laboratoire de charbons bruts et lavés.

DETERMINATIONS CHIMIQUES.

Carbone, hydrogéne, oxygéne, soufre, azote, humidité, cendres, ma-
tidres volatiles, carbone fixe, matidres combustibles, acide carbonique,
oxyde de Carbon_e, éthyléne, méthane.

Cette méme partie contient également une étude d’ ensemble sur I'em- .

imaginer, essayer et étalonner des méthodes et des appareils; on dut aussi
. analyser tous les matériaux, soit bruts, soit en cours de fabrication, soit ,
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DETERMINATIONS PHYSIQUES.

Température de fusion des éendres, densité, porosité et dureté du coke,

pouvoir calorifique des combustibles solides et gazeux.

RECHERCHES SPECIALES.'

- On a fait des recherches spéciales pour déterminer le soufre des charbons,
les matiéres volatiles des charbons et des cokes, la solubilité des charbons
dans l'eau, la valeur physique d’'un coke, la décomposition des charbons
A l'air, etc. On a entrepris également I'étude de la combustion spontanée

" des charbons en tas, mais comme cette étude est en dehors des recherches
primitives, et est soutenue par des dons particuliers, nous avons l'intention’

de n'insérer ici qu'un article préliminaire et de réunir les résultats complets

- dans un rapport supplémentaire spéc1al qui paraitra aussxtﬁt que possible

aprés le présent volume.

Les méthodes régulidres et courantes d'analyse sont décrites et dis-
cutées dans le vol. II, partie IX, et sont accompagnées d’une série de ta-
bleaux donnant un résumé des analyses de tous les échantillons de charbon.

L’appendice V du présent volume contient une grande quantité de '

matériaux additionnels; les articles séparés renferment la discussion de

v

certaines recherches qui ont précédé I'adoption des méthodes étalon, et .

des descriptions détalllées de plusxeurs recherches accessoires.
, LE RAPPORT.

~On peut voir par cette description de nos recherches, que nous avons

essayé de parcourir un vaste terrain, tout en présentant un travail de détail.

Il 'en résulte que nous avons amassé une trés grande quantité de renseigne-

ments; mais comme la plupart d’entre eux sont purement techniques et

qu'ils n'intéressent que des spécxahstes, nous avons donc cru bon de diviser -

le rapport—qui comprend six. volumes—en deux sections prmcxpales
une section de deux et une secticn de quatre volumes.

La premiére section renferme des. chapitres séparés ou partxes qui
traitent des sept divisions dans lesquelles nous avons partagé nos recherches
et que nous avons décrites bridvement dans les pages précédentes. Cha-

~ cune de ces parties commence par une introduction dans laquelle le sujet

est exposé d'une fagon générale. Cette introduction est suivie par une
description plus ou moins détaillée et une discussion du travail expérimen-
tal. Elle se termine par un résumé sous forme de tableaux de tous les
essais faits dans cette division.
Les deux rapports techniques dont nous venons de parler sont pré-
* cédés de deux chapitres importants; le premier est une sorte d’introduction
. qui expose d’ une fagon générale les recherches, et le deuxiéme est une étude
descriptive, trés compléte, de I'histoire de la géologle et du développement'
industriel actuel des bassins houillers et des mines de charbon du Canada.
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Cette étude est due & M. Théo.-C. Denis—membre du personnel permanent e
de la division des Mines du ministére des Mines. Cette partie, qui ren-
- ferme 4 profusion des cartes et des photographies, différe du reste du rapport
"en ce que les matériaux qu’elle contient proviennent surtout de publications
déja parues de la Commission géologique ainsi que d’autres sources. Elle
a une grande valeur comme introduction aux rapports assez techniques qui
suivent,.et elle présente une certaine importance propre car elle constitue
le travail le plus complet qui existe actuellement sur les bassins houillers
du Canada. ,
Les deux premiers volumes du rapport, allant de la premiére partie
A la neuviéme inclusivement, peuvent donc étre considérés en eux-mémes -
comme un ouvrage complet; nous espérons qu'ils seront de quelque utilité,
non seulement en tant que contribution 3 la littérature technique du char-
bon, mais encore en tant que source de renseignements précieux pour le :
public sur les ressources houilléres du Canada et sur les mellleures méthodes )
d'utilisation. i
Les quatre autres volumes III, IV, V et VI! sont consacrés exclusive-
"ment A des tableaux de chiffres et aux détails des essais qui ont été décrits
sommairement dans les volumes I et II. Ces quatres derniers volumes sont
donc des appendices exclusivement techniques aux deux premiers volumes. oo

Vo

£
¥
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1 Comme Mr Edgar Stansfield est devenu membre du personnel permanent de la division des Mines, et &
eu par conséquent des occupations nouvelles avant 1'achévement des rapports des sections dont il 8*était occupé,
il a été nécessairement obligé d'écrire presque toute la partie IX et le volume VI A temps perdu, et par suite,
sans rémunération, d’aprés les régles du Service Civil. 1l a donc été obligé d’'omettre, dans le volume VI tout
ce qui se rapporte aux recherches secondaires et d’abréger certaines partiea,

-
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-, LISTE DES CHARBONS ETUDIES.

o  Bassin houiller de Sydney, co. du Cap Breton, N.-E.
Ne 5¢t—Couche Gowrie, North At]antxc Collieries Ltd Port Monen,

N.-E.

N° 36—Dominion ne 7Ecouche Hub, Dommlon Coal Co Ltd Glace
Bay, N '

Ne¢ 35~—Dominion n° 9 couche Harbour, Dommlon Coal Co Ltd.,
Glace Bay, N.-E. .

Ne 35 SP.—Dominion n° 5 couche Phalen Dominion Coal Co., Ltd
Glace Bay, N.-E. :

N° 38—Dominion n° 1 couche Phalen Dommlon Coal Co Ltd
Glace Bay, N.-E. \

N° 37—-—Dom1mon ne 10, C(Elche Emery, Dormmon Coal Co Ltd,, Glace

Bay, N

Ne 39—Dom1n10n n°® 12 couche Lingan, Dormmon Coal Co Ltd
- Glace Bay, N.-E.

N° 13—Houillére n° 1, Nova Scotia Steel and Coal Co Ltd., mines
. de Sydney, N.-E. :
N° 12——-Hou1llére n° 3, Nova Scotia Steel and Coal Co., Ltd., mines
de Sydney, N.-E.

Bassin housller d’Inverness, co. d’Inve;'ness N.-E.

Ne 14——Houxllére Inverness, Inverness Railway and Coal Co., Ltd.,
Inverness, N-E. .

Ne 15—Houillére Port ‘Hood, Richmond Rallway Coal Co., Ltd.,
Port Hood, N. E

Bassin houiller de Pictou, co. de Pictou, N.-E.

{ N° 4—Couche Six Foot, houillére Vale, Acadla Coal Co. " Ltd.,
New Glasgow, N.-E.

‘ N° 16—Cpuche Foord, houillére Allan Shaft, Adea Coal Co Ltd

Stellarton, N.-E.
Ne 1—Couche n° 3, houillére Alblon 'Acadia Coal Co., Ltd., Stel-
‘ larton, N.-E.
Ne 2—Couche Cage Pit, houillére Albxon Acadla Coal Co., Ltd‘
Stellarton, N.-E.

| Ne S—deche principale, houillére Acadia, Acadia Coal Co., Ltd.,

Westville, N.-E.

Ne’ 3—Couche principale, houillere Drummond, Intercolonial Coal

Mining Co., Ltd., Westville, N.-E.

: Bassm homller de Springhill, co. de Cumberland N.-E.

- Ne 49—Houillére n° 1, Cumberland Railway Coal Co., Ltd., Spring-
hill, N. -E

ont été conservés pour référence. 1ls n'ont pas d'autre signification.

1 Les numéros qui accompagnent les échantillons du charbon ont été donnés arbitrairement au début et
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Ne S-—Houlllére n® 2, Cumberland Railway and Coal Co., Ltd,,
Springhill, N.-E.

N° 6—Houillére n° 3, Cumberland Railway and Coal Co., Ltd.,
Springhill, N.-E.

Bassin komller de Joggins-Chignecto, co. de Cumberland, N .-E. . o ’
Ne 7—Houillire Chignecto, Maritime Coal, Railway and Power
Co., Ltd., Chigrecto, N.-E. . _ ‘
- N° 9—Houillkkre Minudie, Minudie Coal Co., Ltd., River Hebert, "
N.-E.
N° IO—Houlllére Joggins, Canada Coals and Rallway Co Ltd.,
Joggins, N.-E.
Bassin howiller Grand Lake, co. de Queens, N.-B.
Ne 11—Mine King, G.-H. King, Minto, N.-B.
Bassin houiller de Souris, Sask.

N° 40—Houillére Western Dominion Ltd., Taylorton, Sask
* N° 41—Eureka Coal and Brick Co., Ltd., Estevan, Sask.

Bassin houiller d' Edmonton, Alta. . » ‘
Ne 46—Strathcona Coal Co., Ltd., Strathcona, Alta.
.N° 42—Parkdale Coal Co., Ltd., Edmonton, Alta.
Ne 45—Standard Coal Co., Edmonton, Alta.

Bassin kouiller de Belly River, Alta. ¢ ) o
- Ne 43—Canada West Coal Co., Ltd., Taber, Alta.
.. N° 44—Houillére Galt, Alberta Railway and Irrigation Co., Ltd.,
. Lethbridge, Alta. A :
Ne 47—Breckenridge and Lund Coal Co., Lundbreck, Alta.

- Bassin houiller de Frank-Blairmore, Alia.
' Ne 48—Houillére Seven Foot, (n®° 1 Byron), Leitch Colherles L.,
Passburg, Alta.
N° 32—Houﬂlére Hillcrest, Hillcrest Coal and Coke Co., Ltd., Hill-
. crest, Alta.. .
N°¢ 33—Houillére Bellevue, couche n° 1, West Canadian Collieries
’ Co., Ltd., Bellevue, Alta.
N° 28—Houillére Lxlle, couche n° 1, West Canadian Collieries Co.,
Ltd., Lille, Alta. .
N° 34—Houillére Demson couche n°® 2, Internanonal Coal and Coke
. Co., Ltd., Coleman, Alta.
_N° 34 SP.—Houillére Denison, couche n°® 4, International Coal and
Coke Co., Ltd., Coleman, Alta. ’

Bassin houiller Crowsnest, C.B.
N°¢ 31—Mine n° 3, houillére Michel, Crowsnest Pass Coal Co ., Ltd.,
Michel, C.B.
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Ne 30—Mine n° 7, houillére Michel, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd.,
Michel, C.B.

Ne 20—Mine n° 8, houillére Michel, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd.,

~ Michel, C.B.

Ne 51—Couche sud n° 2, Hosmer Mines Ltd., Hosmer, C.B.

Ne 52—Couche sud n° 6, Hosmer Mines Ltd., Hosmer, C.B.

No 53—Couche sud n° 8, Hosmer Mines Ltd., Hosmer, C.B.

Ne 27—Mine ne 2, Coal Creek, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd., Fernie,
C.B.

Ne 26—Mine n° 5, Coal Creek, Crowsnest Pass Coal Co., Ltd., Fernie,
C.B.

Bassin houiller de Cascade, Alla.
Ne 25—Mine n° 1 ou Old Mine, H.-W. McNeil Co., Ltd., Canmore,
: Alta.
Ne 23—Noisette, houillére Bankhead, Bankhead Mines Ltd., Bank-
head, Alta.
Ne 23 SP.—Grenaille, houillere Bankhead, Bankhead Mines Ltd.,
Bankhead, Alta.
Ne 23 M.—Mélange, 23 et 23 SP., houillére Bankhead, Bankhead Mine
Ltd., Bankhead, Alta.
Ne 24—Briquettes de la houilléres Bankhead, Bankhead Mines Ltd.,
Bankhead, Alta.
Bassin houiller de Stmilkameen, C.B.
Ne Ex. 1—OQuverture n° 1, Granite Creek, C.B.
Ne Ex. 2—Ouverture n° 2, Granite Creek, C.B.
Ne Ex. 3—OQuverture n° 4, Granite Creek, C.B.
Bassin de Nicola Valley, C.B.
Ne 22—Couche Jewel, Mine n° 1, houillére Middlesboro, Nicola Valley
Coal and Coke Co., Coutlée, C.B. -
Ne 22 SP.—Couche Rat Hole, mine n° 2, houillére Middlesboro,
Nicola Valley Coal and Coke Co., Ltd., Coutlée, C.B.
Ne 22M.—Meélange de 22 et 22 SP., houillere Middlesboro, Nicola
Valley Coal and Coke Co., Ltd., Coutlée, C.B.
Bassin houiller de Whitehorse, Territoire du Yukon.
Ne Ex. 31—Couche supérieure, mine Tantalus, White Pass and Yukon
Railway Co., Ltd., Yukon.
Ne Ex. 32—Couche moyenne, mine Tantalus, White Pass and Yukon
Railway Co., Ltd., Yukon.
Ne Ex. 33—Couche inférieure, mine Tantalus, White Pass and Yukon
Railway Co., Ltd., Yukon.
Bassin houiller de Nanaimo-Comox, tle de Vancouver, C.B.
Ne 20—Couche Wellington, houillére Wellington-Extension, Welling-
ton Colliery Co., Ltd., Extension, C.B.
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Ne 18—Couche supérieure, Mine n° 1, Western Fuel Co., Ltd., Nanai-
mo, C.B.

Ne 17—Couche inférieure, mine n° 1, Western Fuel Co., Ltd., Nanaimo,
C.B.

Ne 21—Couche inférieure, mine n° 4, houillere Comox, Wellington
Colliery Co., Ltd., Cumberland, C.B.

Ne 21 SP.—Couche inférieure, mine n° 7, houillére Comox, Wellington
Colliery Co., Ltd., Cumberland, C.B.

Ne 21 M.—Mélange des mines n° 4 et 7, houillére Comox, Wellington
Colliery Co., Ltd., Cumberland, C.B.

Bassin houiller d’Alert Bay, Ile de Vancouver, C.B.

Ne Ex. 34—Mine Suquash, Pacific Coast Coal Co., Alert Bay, Ile de

Vancouver, C.B.
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. : APPENDICE 1V.

- FABRICATION ET ESSAI DU COKE

PAR .
- EDGAR STANSFIELD et J.-B. PORTER

RESULTATS DETAILLES DES ESSAIS DE COKEIFICATION.

.Le volume 1, pages 242-250, contient un résumé des méthodes em-
ployées dans les essais de cokéification et dans les essais préliminaires qui
ont été faits avant de déterminer les méthodes définitives (voir volume I,

cours des essais; on pourra s'en servir utilement en les comparant avec les

XXIX-XLIV. o
Lorsqu’une caisse d’essai de charbon était cuite, éteinte et séchée, elle

temps, I'aide d’un des ingénieurs attachés  la batterie des fours & coke.
En méme temps des notes étaient prises concernant le caractére du coke
et tous les points intéressants. En ce qui concerne les cokes de Lille et
de Coleman, I'examen en a été fait au McGill; dans tous les autres cas il
fut fait 3 la batterie des fours—les notes correspondantes sont désignées
par la lettre (a). :

On préleva ensuite un échantillon typique du coke, qui, une fois trans-
porté au McGill fut divisé en quatre échantillons identiques d’3 peu prés
-trois ou quatre livres, chacun de ces échantillons étant gardé pour un but
spécial. Ce travail fut exécuté par trois membres de notre personnel, et
les notes correspondantes sont désignées par la lettre (b). Un de ces quatre
échantillons fut placé dans un plateau et tous les plateaux avec leur coke
furent rangés les uns 3 c6té des autres d’aprés l'origine géographique du
charbon, de fagon A pouvoir comparer tous les échantillons. Ces échan-
tillons sur plateaux furent alors soigneusement examinés et comparés et
des notes leur furent données soir par le D* J.-B. Porter, assisté de E.

qui sont désignées par la lettre (c), ont été généralement mises sous la
forme d’une échelle de classification d’aprés les conventions suivantes:—
A =bon coke commercial—subdivisé + A, A,—A. ‘
B =mauvais coke commercial—subdivisé + B, B,—B.
C =coke collant, non commercial—subdivisé + C C,—-C.
D = coke non collant.

25

ke e,

pp. 250-254). Ce qui suit comprend les notes qui ont été prises pendant le

résultats sommaires des essais qui se trouvent dans le volume I, tableaux :

était ouverte et examinée par l'auteur de cet appendice, avec, de temps en’

Stansfield, ou par E. Stansfield, assisté de W.-B. Meldrum. Ces notes’

3




TABLEAU I

MOYENNES DES ANALYSES DE CO&(E A PARTIR DE CHARBONS

\

FRAI
A
1. Fours oll se fit la culsson du coke......... Otto-Hoffman 4 Sydney . Bernard aux Bernard 4 Lille - Fours de boulanger
mines de Sydney Coleman
2. Dot bt oo Spine. | picton, [sormgin| S | sy, | ptnr | ok Tcrommen i3t crovamen.
‘ N.-E. N-E | N.-E C.B N.-E. N.-E. Aita, - C. B. Alta. C.B.
3. Nombre d'échantillons compris dans la e
- TNOYeNNE. teeevrvvvesrernovanvans 5 4 3 2 4 1 6 - 6* 2 2
(]
Analyse chimique du coke sec (=3
4. Carbone fixe (CF)........... Mevevasas 875 864 921 cssseses 841 - 78:0 76-9 83:4 78+6 86-3
5. Matieres volatile8 (MV)..covvinronaces 1.5 0-6 1.5 -2+6 2:4 0-9 0-9 1.9 1-3
6. Cendres........vcvuvvenrvecans P, 11-0 13.0 6-4 20-9 13-3 19-6 22:2 15-7 19-8 12-4
7o SOUfr€...0siceveconnasananes vevenns %l 209 1.3 S 07 - tessans 1.7 55 P T sasssrlasannaanse
8. Durée de la cuisson,......vueq. .. heures 47 48 40 41 48 48 48 48 74 74
9. Rendement en coke sec, en partant du E
. charbon geC.....vveuvens, 70:8 75.3 71.6 DR [ R 76.9 77-3 785 78:0 ~
10. Rendement théorlque (CF N ‘cendres’ des . . .
- charbons cuits)...... e o % 63-8 1.7 67:0 677 64:3 616 738 75:2 73:6 75:0
11. Densité apparente.......covsavnens 0-91 1.01 0-88 1.03 0-92 0-86 1.24 1.09 1.20 1-10
12, Densitéréelle....uuivirivninnnrasanies, 1-90 1-94 1.81 1-78 1:76 1.80 1:90° 1-88 1:90 1.87
13. Proportion d'espaces vides (porosité) (P)% 52-0 47.9 51.4 42-1 477 52.0 34-7 42-0 36-8 412
16. Résistance relative & I'écrasement (R) 0-81 0-98 097 0-81 0-77 0-89 068 0-88 0-74 0.94
15. Vaieur physique (P x R)..... vevarsevens 42-.4 47.3 49-9 34-2 36-6 46-2 23-8 36-6 27-0 385
16. Valeur physique (P X R)....coveucaaaaca 34-8 46-6 48-3 28:4 28:6 41-1 16-3 32-1 19-8 35:8
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L'’examen préliminaire avait le grand avantage de porter sur tout le
coke produit; il permettait de se rendre compte de la fagon dont il se com-

bonne idée de son caractére.

- Les essais du district de Sydney durérent p]us d’un mois, et les essais
dans le district de Crowsnest furent retardés malheureusement pendant
six mois, de sorte qu’il fut impossible de conserver la mémoire exacte des

de mauvais coke apparait inévitablement beaucoup meilleur que le méme
coke examiné au milieu d'un lot de bons cokes.

Le deuxi¢me examen portait sur une plus petite quantité de coke, mais
il avait I'avantage que tous les cokes d'un méme district figuraient 3 peu

vait s’estimer en cassant les morceaux avec un marteau.
Dans le troisiéme examen, on avait devant soi un échantillon encore

sortir A volonté un ou plusieurs plateaux pour les comparer avec les échan-
tillons déjad examinés, on pouvait mamtemr ainsi’ une grande uniformité
dans le jugement. .

- Lorsque les notes comprenaient des comparaisons entre des cokes

pas reproduire ces comparaisons.

MOYENNES DES ANALYSES DE COKES PROVENANT DE CHARBONS FRAIS.

Dans le but de faire des comparaisons, etc., nous avons calculé les
moyennes des propriétés physiques et chimiques des différents cokes classés
d’apres les bassins houillers d’ou ils provenaient, et d’aprés les systémes de
fours A coke dans lesquels ils ont été faits.

- En calculant ces moyennes, nous n'avons considéré que les cokes fa-
briqués avec les charbons sortis de la mine depuis moins d’'un mois. Il
n'y a qu'un charbon plus ancien. Ces moyennes forment le tableau I.
Dans la ligne 3 de ce tableau se trouve le nombre d’échantillons com-
pris dans chaque analyse moyenne; il est bien évident qu'il est impossible
de faire état des différences qui existent, par exemple, entre le coke moyen
des charbons de Sydney cuit dans les fours Otto-Hoffman, et le coke moyen
fabriqué avec les charbons de Sydney dans les fours Bernard, comme pro-
venant simplement des différences de systdme de fours, attendu que les
deux essais furent faits A deux endroits différents.

e T S 4 MO i G A1 7 o S8 5 4k

ESSAIS DE COKEIFICATION FAITS PAR M. T.-C. DENIS DANS LES FOURS OTTO-
HOFFMAN, A SYDNEY, 20-22 JuIN, 1908,

On s’est servi pour ces essais de tambours métalliques d'environ 18*
de long par 8" } de diamétre; la cuisson dura 41 heures.

-

N .

portait lorsqu’on le cassait en le sortant de la caisse; on avalt ainsi une

premiers essais pour bien juger les autres—un coke assez bon au milieu

prés & la méme époque sous le méme regard; la dureté, etc., du coke pou-

plus petit qui ne pouvait pas é&tre brisé, mais comme tous les échantillons
des deux districts se trouvaient sous le méme regard, comme 'on pouvait -

'provenant de charbon de différentes houilléres nous avons cru bon de ne

e s o, g
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Charbon Ex. I ouverture n° 1, Granite Creek, C.B., 44 hv charbon
* sec, cuit sec.
(a) Non collant.
_ Charbon Ex. 201, ouverture n° 1, Granite Creek, charbon lavé. 44
liv. charbon sec, cuit sec.
(a) Non collant. ' .
Charbon Ex. 2, ouverture n° 2, Granite Creek, 44 liv. charbon sec,
cuit sec. ¢
(a) Assez bon coke.
Charbon Ex. 202, ouverture n° 2, Gramte Creek charbon lavé. 44
liv. charbon sec, cuit sec. -
(a) Excellent coke.
Charbon Ex. 3, ouverture n° 4, Granite Creek 44 liv. charbon sec,
cuit sec.
(a) Nettement non collant.
Charbon Ex. 203, ouverture n° 4, Granite Creek, charbon lavé. 44
liv. charbon sec, cuit sec. ,
(a) 'Nettement non collant.
Charbon 22, couche Jewel, houillre Middlesboro, Nicola Valley
Coal and Coke Co., Ltd., Coutlee, C.B., 44 llV. charbon sec, cuit sec.
' (@ Non collant.
Les tambours précités furent partagés entre deux fours, dans chacun |,
desquels ont fit cuire également un tambour contenant environ 55 livres.

. de charbon humide, lavé, de la Dominion Coal Co., dans I'état ol on les

charge industriellement dans les fours.

On trouvera dans le vol I, pp. 250-251, la comparalson entre ces cokes _
et les échantillons de coke frabriqué 3 la méme époque dans les fours ou-
‘verts. -

ESSAIS DE COKEIFICATION FAITS DANS LA BATTERIE IX DES FOURS OTTO-
HOFFMAN DE LA DOMINION IRON AND STEEL CO., A SYDNEY, C.B.,
DECEMBRE .1908 ET JANVIER 1909

Essais préliminaires—Age du charbon.
On a choisi trois charbons pour cet essai; les caisses dans lesquelles
on les chargait furent plactes dans le four 18, de la batterie IX, le 22 dé-

‘cembre 1908, et la cuisson fur continuée pendant 41 heures. Les caisses
se comportérent parfaitement, les couvercles étaient descendus de 1 ou 2

pouces.
Caisse 1, charbon frais de la couche Phalen de la Dominion Coal Co.,
lavé, de la méme quallté que celui fourm aux batterxes i la mé&me époque.
Coke C 1.
- Poids du charbon humlde, 38 liv. 1. ,
(@) Le coke était excellent, trés peu de menus au sommet,
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_cassure régulidre, quelques gros vides au ‘centre mais peu de masses
- spongieuses. .

(b) Bon son, minimum de poussier, légerement plus dur que

I’échantillon suivant, et dans I'ensemble un peu plus propre d’aspect,
bien qu'il renferme un peu plus de suie.

Caisse 2. Charbon 38, sorti depuis six mois environ, provenant de la .

~ couche Phalen de la houillére n° 1, de la Dominion Coal Co., Coke C 1/38.
Poids du charbon sec, 37 liv. %; du charbon humide 43 liv.; proportion
d’eau dans le charbon mis au four-= 12-8 pour cent. . :

(a) Coke excellent, avec trés peu de menus au sommet:. On a
montré A un connaisseur un bon morceau de ce coke en lui demandant
de comparer avec un bon morceau de l’échantillon précédent; le

.. premier fut reconnu mais avec une certaine hésitation comme pro-
venant d’un charbon ancien. Il se peut que le fait que le charbon
n'a pas été lavé joue un certain réle. -

(b) Bon coke dur. )

Caisse, 3 charbon 12, sorti depuis environ 17 mois } du cxel ouvert n° 3
de la Nova Scotia Steel & Coal Co. Coke C 1/12.

Poids du charbon sec, 36 liv. §; du charbon humide, 41 liv.; propor-
tion d’eau dans le charbon mis au four = 11 pour cent.

(a) Le coke était excellent au fond, mais pas d’aussi bonne qua-
lité cependant que celui des caisses 1 et 2; au sommet de la caisse il y
avait une couche de 2" ou 3" d’épaisseur de trés mauvais coke con-

* tenant encore des morceaux de charbon incuit. A premiére vue on
. se rend compte qu'un bon morceau de ce coke est d'une qualité infé-
neure aux cokes précédents.

(b) Assez bon coke, se casse famlement

On n’a pas pu malheureusement choisir d’une fagon satisfaisante les

charbons de cet essai, car on ne put pas obtenir des matériaux exactement
comparables, ne différant que par leur ge; c’est ainsi que le charbon frais était
lavé et que les deux charbons anciens ne I’étaient pas. De plus, on apprit
plus tard que le charbon 12 n’était pas considéré au point de vue cokéifi-

cation comme d’aussi bonne qualité, méme lorsqu’il était frais. Ces cir-
constances eurent heureusement peu d'influence et le jugement auquel on.

est arrivé, 3 savoir que les charbons A coke se détériorent avec I'dge, méme
lorsqu'ils sont soigneusement mis en sac, sans toutefois s’altérer autant
- qu'on le suppose généralement, fut confirmé par des essais ultérieurs sur
des charbons exactement comparables entre eux. On démontra toute-
fois que les différents charbons ont une susceptibilité trés variable a la
décomp051txon par l'age. :

Essais préliminaires—Durée de la cokéification.

Les caisses furent remplies aussi uniformément que possible avec du -

charbon lavé humide, semblable- & celui qu'on envoyait dans les battgnes

-
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A ce moment. Le charbon provenait de la couche Phalen de la Dominion
Coal Co., et avait passé 2 la laverie de la Dominion Iron & Steel Co.; de -
sorte qu'ultérieurement nous le désignerons sous le nom de charbon D. I,

- & S. Co. Les caisses furent alors chargées dans différents fours et sou-
mises 4 la cuisson pendant des périodes de temps variables. - Les essais
de 41 et de 48 heures furent faits dans des buts particuliers, mais au point
de vue du temps de cokéification leurs renseignements peuvent se comparer
avec les renseignements donnés pour les essais spéciaux, de sorte que nous.
les avons fait rentrer dans cette série. A cette époque la batterie X était
hors feu pour cause de réparations, de sorte que le tirage et la température
de la batterie IX en souffrirent. ' La'batterie X fut remise en marche aux
environs du Nouvel An. ~ -

Coke de 30 heures, C 11. Mis au four le 28 décembre 1908.
. Poids du charbon humide, 43 liv. :

L’idée primitive avait été de faire un essai de 24 heures. La caisse
avait ét¢ 'mise dans un four dans lequel on avait chargé moins de charbon
que d’habitude, mais méme dans ces conditions il fut impossible d’arréter
I'essai aprés 24 heures, car il restait une grande quantité de matidres vola-
tiles dans le charbon. Les portes furent ouvertes mais on ne poussa le
giteau que six heures plus tard. L’air put donc pénétrer dans le giteau
dans la derni¢re période et enflammer les matires combustibles au contact
du coke de sorte que le four dit atteindre une température plus élevée que
la température habituelle.

(@) Bon coke, normal d'aspect.
’ Coke de 36 heures, C 12. Mis au four le 26 déc.
Poids du k:harbon humide, 45 liv.
' (a) Bon coke, normal d’aspect.
Coke de 41 heures, C 11, Mis au four le26 déc. _
Poids du charbon humide, 38 hv ' ' . '
~ (a) Coke excellent, trés peu de menus au sommet, cassure ré-
- gulidre, quelque larges vides au centre mais pas de masses spong'xeuses.
Coke de 48 heures, C5. Mis au four le 23 déc.. .
Poids du charbon humide, 41 liv. . '
. (a) Bon coke avec trés peu de menu.
. Coke de 48 heures, C7. Mis au four le 24 déc.
-Poids du charbon humide, 43 liv. 3
(a) Assez bon coke.
* Coke de 60 heures, C 13. Mis au four le 29 déc
3 Poids du charbon humide, 43 liv.
' (a) Bon coke, gris d’argent, probablement meilleur que le coke
habituel, mais A peine moins bon que le coke de 72 heures.
Coke de 72 heures, C 14. Mis au four le 23 déc.
- Poids du charbon humide, 44 liv. }.

;
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(a) Excellent coke grisd’ argent le mexlleur coke obtenu jusqu’a - ' it
présent dans les essais. .

En général, (a) tous les cokes provenant de ces essais sont bons mais ' §
ils sont d’autant meilleurs qu’ils ont cuit plus longtemps.  Le coke de 72 g
heures est le meilleur, mais & peine meilleur que celui de 60 heures.
(b) Leséchantillons C 11-C 14 furent rangés par ordre de qualité
d’aprés leur son et leur aspect; si on ne tient compte que du son, I'é-
chantillon C12 occupe une trop bonne place Les longues cuissons
rendent le coke brillant et dur.

* Essais préliminaires—Situation dans le four.

Quatre caisses furent remplies comme d’habitude avec du charbon
D. 1. &S. Co.; trois furent attachées 2 trois plateformes d'un échafaudage
rustique ‘en bois, puis furent poussées dans un four vide, la quatriéme
caisse fut placée sur la sole du four au pied de I'échafaudage. De cette’
facon une caisse se trouvait sur la sole du four et les autres 3 diverses hau-
" teurs au-dessus, & des distances l'une de l'autre de 1’-4". Un accident -
inattendu retarda de prés de cinq minutes le chargement du charbon dans ' :
le four, de sorte que les échafaudages prirent feu vivement.  Les échafau- ‘
dages supportérent cependant les caisses suffisamment longtemps pour
qu’elles puissent &tre emprisonnées par le charbon qu’on chargeait dans le
four, de sorte que les caisses gardérent leur situation primitive pendant
toute la durée de la cuisson, sauf les petits déplacements provoqués par la
contraction de la charge pendant la cuisson. Les caisses furent chargées
dans le four le 24 décembre, et furent cuites pendant 48 heures. '

Caisse sur la sole du four. Coke C7. )
Poids du charbon humide, 43 liv. 3. Rendement en coke sec & partxr
du charbon sec = 70-6%,.
Caisse @ 1'—4" au-dessus de la sole. Coke C& ,
Poids du charbon humide, 43 liv. 3. Rendement en coke sec A partir ‘
du charbon sec ;= 70-4%,. :
Caisse d 2'—8" au-dessus de la sole. Coke C9. ,
Poids du charbon humide, 42 liv. 3. Rendement en coke sec & partir
du charbon sec = 70-8%,.
Caisse @ 4'—0" au-dessus de la sole.” Coke C10.
Poids du charbon humide, 43 liv. 3. Rendement en coke sec & partu'
du charbon sec = 70-29,. .
Cette caisse supérieure n’était pas entiérement couverte de charbon, -

et un des coins du sommet brfila; par contre le coke ne semble pas avoir :
été brulé.

L Lt o i
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(a) Le coke des quatre caisses était trés bon, mais les échantlllons 5
C7 et C8 étaient sensiblement meilleurs que C9 et C10. Entre C7 H
et C8 la différence était insensible, un morceau de C7 paraissait meil-

4
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leur qu'un’ morceau de C8 ou réciproquement suivant les morceaux.
C9 était peut-étre légérement meilleur que C10, mais de trés peu;
- - toutefois la moyenne de C7 et C8 était meilleure que la moyenne de

N v - C9 et C10. Le coke des deux caisses inférieures était plus cohérent
' et plus dur que l'autre; il était également moins poreux et moins cen-
dreux.

(b) Méme ]ugement que précédemment

Essais préliminaires—Compression du charbon.

Deux caisses de 18" x 16" x 10” furent remplies avec du charbon
D. I. & S. Co.; dans la premiére caisse le charbon fut versé de fagon 3
-éviter autant que possible le tassement; la deuxiéme caisse fut au contraire
remplie couche par couche, chaque couche étant bien pressée avant 1'addi--
- tion de la couche suivante. Dans les deux caisses le couvercle fut riveté -
" de fagon qu'il ne puisse ni s'enfoncer ni se soulever. Les caisses furent
~ chargées le 28 déc. et cuites pendant 48 heures. ’

Charbon non comprimé, coke C15.
' P01ds du charbon humide, 74 liv.

(a) Bon coke normal.

Charbon comprimé, coke C16.

.~ Poids du charbon humide, 96 liv. 3. Cette caisse fut remplie & peu -
prés 17 4 1”7 plus haut que la précédente
(a) Bon coke normal, mais légérement plus dense que le coke
habituel. Entre les deux cokes il y avait trés peu de différence, sauf
que le charbon comprimé denna un coke plus dense.
(b) Le coke C16 est plus dense et plus brillant que le coke pré-
cédent

T PSP

Essais préliminaires—Humidité dans le charbon.

Trois caisses furent remplies avec du charbon D. 1. & S. Co., un char-
bon sec, un charbon avec I’humidité habituelle et un troisiéme trés humide;
" on mit au four le 23 déc., et la cuisson dura 48 heures.

Charbon sec, coke C4.

Poids du charbon humide, 47 liv. §; poids aprés le séchage, 42 liv. %

humidité dans le charbon primitivement humide, 10-5 pour cent.

‘ Le charbon humide fut prélevé comme d’habitude et pesé dans une
. caisse, puis divisé entre quatre autres caisses et séché pendant toute une

nuit sur un four électrique, puis pendant environ six heures le jour suivant

dans le four électrique; la température de ce four se maintenait aux environs

de 110° C. Le charbon fut alors remis dans la caisse primitive et pesé

a nouveau; il y eut probablement un peu de perte en poussiére et le char-
bon n’était pas absolument sec.
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- (a)  Bon coke; il y avait par contre beaucoup plus de menus au
sommet de la caisse qu'il ne s'en forme avec les charbons humides
habituels. Au fond ‘de la caisse la qualité du coke semblait étre la
méme : : o i

Charbon avec I humidité habituelle, coke C5.

- Poids du charbon humide 41 liv. . A peu prés 10 pour cent d’eau.
(a) Bon coke avec trés peu de menus.

) Charbon trés humide, coke C6.

Poids du charbon moulllé 54 liv.

Ce charbon fut prélevé en haut d'un des silos de la laverie, juste au-’

dessous d’un canal d’amenée; c’était un charbon beaucoup plus petit
que d’habitude, et comme il n’était pas trés humide, on jeta de 'eau dans

la caisse pendant son remplissage en méme temps qu'on remuait le charbon"

avec un biton. On humecta ainsi complétement les poussiéres et le char-
bon s'affaissa beaucoup plus complétement que d’habitude dans la caisse.
(@) Le coke était plus friable au sommet et au centre que C5,
mais pas autant que C4; le meilleur coke dans C6 était A peine aussi
" beau que le meilleur coke dans C5. (Mr Lucas préféra C6 2 CS5, pro-
bablement & cause de sa plus grande densité.)

(b) 1l est difficile de faire un choix entre C4, C5 et C6. C4 est

le plus dur et donne le meilleur son; C5 contient plus de suie que
C4 et n'est pas tout. 3 fait aussi dur; par contre c’est le plus irrégulier
avec des points trés brillants et des points sales. C6 ressemble beau-
coup a C5.

Essais préliminaires—Rendement en coke.

Dans le but de comparer les rendements en coke donnés par les essais
en caisse avec les rendements donnés par la pratique individuelle, on fit
sécher, pendant trois jours sur une toile huilée posée sur une partie pas trop
chaude des carnaux des chaudiéres, un échantillon d'un charbon D. I. &
S. Co.; ce charbon pesé et humidifié. fut mis en caisse et cuit & la fagon
habituelle pendant 48 heures. La cuisson commenga le 7 janvier.

Poids du charbon sec, 42 liv.; proportion d’eau dans le charbon chargé
7-9%,; rendement en coke sec A partir du charbon sec, 72-3%,.

(a) La caisse sortit en bon état; le coke était A peu prés comme
d’habitude, mais renfermait peut-étre un peu plus de matériaux
schisteux visibles.

Des essais soignés faits il y a quelques années sur un four umque ont
montré qu'un charbon sec et lavé pouvait donner 67%, de coke commercial
et 29, de poussier; les méthodes de conduite des fours se sont depuis gra-

_ duellement perfectionnées et A ’époque ol nous fimes nos essais le rende-

ment était A peu prés de 709, en coke commercxal et 1-59%, en poussier, soit
71.59%, comparé avec 72377 de 'essai en caisse.

-
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. Essais préliminaires—Comparalson d’un coke fabriqué en misse et d’un coke
- v fabriqué en four ouvert. .-
o Nous avons pris pour représenter la production moyenne d’un four,
‘ un échantillon de coke numéroté C83, qui avait été fabriqué d'une fagon
: _ normale dans un four Otto-Hoffman, ou produit d’un charbon D. I. &S. Co.
T (b) Ce coke a été comparé avec le coke C1, qui provient du méme
charbon, cuit pendant le méme nombre d’heures, soit 41 heures, en
- caisse. Il contient plus de suie que C1, mais pas davantage que cer-
tains cokes analogues; il semble moins dense.

(c) Le coke fabriqué en plein four est un peu plus sombre et
- poreux que le coke provenant de la cuisson en caisse. Cette impres-
sion provient peut-&tre de la densité particuliérement élevée de la
carapace de un pouce d'épaisseur qui se forme contre la paroi des

caisses. s

Essais de mélanges.

Nous fimes quelques essais de mélanges en dehors des essais de cokéifi-

dans les fours & coke, aprés mélange avec un bon charbon collant, des
débris d’anthracite ou de lignite.

1 partie de charbon 23M et 2 parties de charbon D. I. & S. Co.

Le charbon 23M était un anthracite de la houillére Bankhead, Alta.
On mélangea, aprés les avoir. humidifiés sur une toile cirée, 16 liv.
de charbon 23M et 35 liv. de charbon humide D. I. & S. Co., puis on com-
prima le mélange dans une caisse et on le mit au four pendant 48 heures.
(a): C’est un assez bon coke commercial; on reconnait encore
les gros morceaux d’anthracite. En employant de la poussiére d’an-
thracite, bien mélangée aux autres charbons, on doit obtemr un bon
" coke.
. (b) Se casse assez fac1lement en donnant du poussier.
S (¢) Classe B.

1 ?artie de charbon 23M et 2 pam'és de charbon 31.

Le charbon 31 provenait de la mine n° 3, houillére Michel, C.B..
On mélangea 16 liv. de charbon 23M et 32 liv. de charbon 31, aprés
les avoir humidifiés, mis en caisse et cokéifiés comme précédemment.

cation normaux de fagon A nous rendre compte s'il était possible d’employer

i g S A - .
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(a) Assez bon coke contenant de petits morceaux d’anthracite . i

inaltérés.
(b) Produit une grande quantité de poussier, pas de cassure
régulidre. : . -
(c) Classe B. ’ '

;.
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2 parties de charbon 23M et 3 parties de charbon 26.

Le charbon provenait de la mine n° 5, Coal Creek, Fernie; C.B.
20 liv. de charbon 23M. broyées au tamis de 4 mailles au pouce, et
30 liv. de charbon 26 furent traitées comme précédemment.
-(a) Le coke obtenu est une masse séche s’effritant facilement
et montrant des petits morceaux d’anthracite; probablement sans
valeur commerciale,

(b) Tendre et friable, donnant beaucoup de poussier. -
(¢) Classe + C.

1 = (Vv

" 1 partie de charbon 25 et 2 parties de charbon 20.

Le charbon 25 était un anthracite de la mine Old, Canmore, Alta.; le
charbon 20 provenait de la couche Wellington, houillére Wellington-
Extension, fle Vancouver.

On traita comme précédemment un mélange de 16 liv. de 25 et de 32
liv. de 20.

(@) Le coke est difficilement utilisable; la cuisson était 3 peine
achevée qu'il y avait une grande quantité de poussxer, un grand nombre
de morceaux n’ont pas fondu du tout.

(b) Coke friable, pas de clivage régulier.

(c) Classe—B

ML A B . o

1 partiede charbon 2040 et 2 pames de charbon 31.

venait de Michel, C.B.
" On traita comme précédemment un mélange de 16 liv. de 2040 et de
32 liv. de 31. .

(a) Le coke peut avoir une certaine valeur marchande; les
particules de lignite n’étaient pas décomposées mais étaient empatées
dans la masse du coke.

_(b) Coke tendre, friable et terne.

(c) Classe—B. ) .

o oo T i
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Essais de cokéification sur les charbons normaux.

Charbon 50.—Houillére North Atlantic, Port Morien, N.-E., couche
Gowrie.

' Coke C1/50. Age du charbon: moins de quinze jours.

Charbon sec, chargé 49 liv. 3/8. Eaudans le charbon, chargé—8.49,.

" Mis au four 17 janvier 1909. Cuisson 40 heures.

w

w

de surcuisson. Le coke est sain jusqu'au sommet; dans I'ensemble

-

Le charbon 2040 étaxt un lignite de Taylorton, Sask., et le charbon 31

(a) Le coke a été insuffisamment éteint et présente des tracesf

A T R Y Y




- Caisse mise au four le 14 jan. Cuisson 48 heures.
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la qualité est assez bonne, bien que le coke se casse plutét facilement. -
" En lavant le charbon on améliorerait la qualité du coke.
(b) Coke a grandes cellules; se casse facilement sans donner
" beaucoup de poussier. ‘
' (c) Classe—A. __ .
Charbon 36.—Dominion Coal Co., Glace Bay, N.-E., Dominion n° 7,
- couche Hub. A ' :
"Coke C1/36. Age du charbon: moins de sept mois.
Charbon sec chargé, 48 liv. Eau dans le charbon chargé, 9-79,. Mis.
au four le 14 janv. Cuisson 48 heures..
(a) La caisse sortit du.four en mauvais état Le coke ressemble
au coke fabriqué avec des charbons frais analogues, coke C1/2036,
. la seule différence visible est que le coke fabriqué avec le vieux charbon
plus fragile et se casse en plus petlts morceaux lorsqu’on le sort de la .

caisse.
(b) . Coke d’un ]011 aspect mais pas trés solide; se casse en bitons
courbes.
(c) Classe +A. Plus ﬁssuré que le coke fabriqué avec un charbon
frais.

-~ Charbon 2036 ——Echantlllon frais de charbon semblable A 36.
- Coke C1/2036. Age du charbon: moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 47 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 11-0%.
- Chargé avec C1/36. ] '
.(a) Le coke a un assez grand retrait et sa qualité est bonne
- jusqu'au sommet; il est propre et brillant, mais présente un grand
nombre de fissures transversales ainsi que les autres cokes provenant
des charbons de la D. C. Co.; ces fissures semblent cependant &tre
. ici beaucoup plus importantes que d’habitude.
(b) Coke légérement plus brillant et plus dur que le C1/36 il ne
se casse pas en morceaux aussi petits. .
(¢) Classe + A. .
Charbon 35 ——Couche Harbour Doxmmon n° 9.
Coke C1/35. ‘Age du charbon: moins de sept mois.
Charbon sec chargé, 49 liv. Eau dans le charbon chargé 7 -89%.

(a) La caisse fut retirée en mauvais état et on perdlt un peu de
coke. Le coke ressemblait A celui du charbon frais analogue, C1/2035,
mais sa structure était légérement moins poreuse; ce coke était sain .
jusqu'au sommet et présentait des clivages réguliers; il se casse plutdt.
facilement A cause de la présence de fissures transversales,

(b) Bon coke dur." .

(c) Classe A.

Charbon 2035 -—Echantlllon frais de charbon semblable a 35
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Coke C1/2035. Age du charbon; moins de quinze jours. .
Charbon sec chargé, 48 liv. Eau dans le charbon chargé 10- 3%
.. Chargé avec C1/35.

" (@) Le coke était assez fortement serré dans la caisse. Bon coke
a grande structure cellulaire, excellent Jusqu au sommet, clivage
régulier, mais assez chargé de suie.

(b) Pas beaucoup différent de C1/35. ,
(c) Classe A.  Plut6t plus brillant et meilleur que C1/35.

Charbon 35 SP. Couche Phalen, Dominion n°5.
Coke C1/35SP. Age du charbon: moins de sept mois.
Charbon sec chargé, 47 liv.’ Eau dans le charbon chargé, 7-6 pour
cent. Mns au four le 14 jan., et cuit pendant 48 heures.
¢ (a) Boncoke jusqu'ausommetdelacaisse. C’estun coke normal
" d’aspect, A clivage régulier, mais se cassant assez facilement A cause
de la présence de fissures transversales.
(b) Bon coke dur.
- (c) Classe A. . Légérement inférieur & C1/35.

Charban 2035 SP. Echantillon frais de charbon semblable & 35 SP
Coke C1/2035 SP. Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 47 liv. Eau dans le charbon chargé, 10-6%.
Chargé avec C1/35 SP,
(a) Bon coke, sain jusqu'au sommet de la caisse. Coke A cllvagc
régulier, etc., comme les cokes C1/35 et C1/2035.
(b) Pas trés différent du coke d'un charbon ancien C1/35 SP.
(c) Classe A. Trés peu de différence avec les cokes fabriqués

avec des charbons frais ou anciens, qui sont tous deux légérement
inférieurs & C1/35.

Charbon 38.-——Couche Phalen, Dominion n° 1.

Coke C1/38. Age du charbon, moins de sept mois.

Charbon sec chargé, 49 liv. Eau dans le charbon chargé, 8:5%.
Mis au four le 17 jan. et cuit pendant 40 heures.

(a). Bon coke dur, sain jusqu'au sommet de la caisse, clivage
régulier, se casse en baguettes courbes. Un peu de suie, mais cepen-

_ dant d’un trés bon aspect.

(b) Coke nettement dur; meilleur que les cokes fabriqués avec
des charbons frais, identiques ou analogues, dans les fours Bernard
des Mines Sydney, cokes C3/38, et C3/2038.

() Classe + A. Meilleur que le coke C3/38.

Charbon 37.. Couche Emery, Dominion n° 10. -

Coke C1/37. Age du charbon, moins de sept mois.

Charbon sec chargé, 48 liv. 3. Eau dans le charbon. chargé, 6- 0%
. Mis au four le 14 jan. et cuit pendant 48 heures.

-
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@) La ~caisse sortxt en bien mauvais état. Assez bon coke,
" peut-8tre un peu plus sale et un peu plus fragile que le coke fabriqué
" avec le méme charbon frais, mais la dl.fférence est trop faible pour
avoir une signification.
(b) Coke pas trés dur, contient une grande quantlté de suie et
- de schiste non bralé.
(¢) Classe + B."

. Charbbn 2037. Echantillon frais de charbon semblable & 37.
. Coke C1/2037. Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 46 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 11-3%.
Chargé avec C1/37. -
(@) Bon coke, mais 'aspect est moins bon que celui du coke
C1/36, par contre il ne se casse pas en fragments aussi petits.
(b) Plus dur et moins fraglle que le coke C1/37 et contient aussi
moins de suie. : ~

() Classe—A.

.Charbon 39. Couche Lingan, Dominion n° 12.
Coke C1/39. Age du charbon, moins de sept mois.
Charbon sec chargé, 47 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 10- 6%.
Mis au four le 17 jan. et cuit pendant 40 heures.

(a) Bon coke dur, sain jusqu'au sommiet, trés semblable & C1/38;
clivage régulier et courbe; un peu de suie mais bel aspect.

(b) Coke dur et brillant, mais se casse assez facilement "

() Classe A. Meilleur coke que celui fabriqué avec le méme
charbon dans les fours Bernard.

Charbon 12. Nova Scotia Steel and Coal Co., Mines Sydney, N.-E.,
houillére n° 3. '
" Coke C1/12. Age du charbon, moins de un an et demi. _
Charbon sec chargé, 36 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 11-09%,.
Mis au four le 22 déc. et cuit pendant 41 heures.

(a) Bon coke au fond, mais au sommet de la caisse on trouva une
couche de 2" ou 3" d’épaisseur de trés mauvais coke renfermant en-
core des morceaux de charbon incuit. S

(b) Assez bon coke, se cassant assez facilement. ;

(c) Classe + B. Meilleur coke que celui provenant du méme’
charbon cuit dans le four Bernard, C3/12. ’

Charbon 14. Inverness Railway & Coal .Co., - houilléré Inverness,
N.-E.
Coke C1/14. Age du charbon, moins de un an et demi. -
Charbon sec chargé, 50 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 8: 0%
Mis au four le 4 janv. et cuit pendant 48 heures.
(@) La caisse s'était cassée et avait perdu la moitié de son con-

)

-
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- tenu. Le charbon n’avait pas cuit maxs avait commencé 4 faire le -
giteau.
"Charbon 15. Rlchmond Ry. Coal Co., houillére Port Hood, N.-E.
Coke C1/15. Age du charbon, moins de un an et demi.
) Charbon sec chargé, 47 liv. 2. Eau dans le charbon chargé, 8- -49,.
Mis au four le 4 janv. et cuit pendant 48 heures.

(a) Le coke n'est pas commercial; au sommet de la caisse. se
trouvait une grande quantité de matiéres poussiéreuses, le reste formait
un gdteau qui ressemblait au coke frais des parois et du fond de la
caisse; on pouvait voir du soufre au sommet.

(b) Géteau friable dont les parties externes seules se rapprochent
du coke.

(c) Classe + C.

Charbon 2004. Acadia Coal Co., Stellarton N.-E. Deuxxéme échan-
tillon de la couche Six Foot, houxllére Vale.

Coke C1/2004. Age du charbon, moins de un an et deml

Charbon sec chargé, 49 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 8-6%.
Mis au four le 3 jan. et cuit pendant 48 heures.

(@) Le coke n’est pas commercial. En haut, couche poussiéreuse;
au dessous giteau qui en réalité ne contient pas plus de 1" ou 2” de
coke. . .

(b) Gateau friable dont les parois se rapprochent du coke.
(c) Classe + C. Sans valeur.
Charbon 16. Couche Foord, houillére Allan Shaft. .
Coke C1/16. Age du charbon, moins de un an et demi.
Charbon sec chargé, 47 liv. Eau dans le charbon chargé, 10- 2%
Mis au four le 10 jan. et cuit pendant 48 heures.

(a) Excellent coke, sain jusqu'au sommet; pas tout 2 fait aussi
excellent que celui fabriqué avec du charbon semblable mais frais,
C1/2016; le retrait n’est pas aussi grand et il est difficile de le sortir
de la caisse. "

(b) Bon coke, dur et résistant.

‘(c) Classe A. Bon coke dur qui a conservé encore quelques
‘grains incuits.

Charbon 2016 —Echantillon frais de charbon semblable 2 16.
Coke C1/2016. _Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 44 liv. . Eau dans le charbon chargé, 6 6%
" Chargé avec C1/16.
. (@) Coke de premitre qualité, sain jusqu'au sommet de la caisse;
un peu de retrait produisant des clivages trés réguliers.
‘ (b) Excellent coke, légérement plus brillant et plus dur que
C1/16.
(c) Classe +A. Coke exceptxonnellement bon.
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Charbon 1.—Couche n° 3, houillére Albion.
Coke C1/1. . Age du charbon, moins de deux années.
Charbon sec chargé, 49 liv. Eau dans le charbon chargé, 8- 2%
. Mis au four le 3 janv. et cuit pendant 48 heures.

(@) Ce n’est pas un coke commercial. Beaucbup de charbon
non collé au sommet; le reste est aggloméré mais n’est pas du coke.

- (b) Gateau tendre et friable, sans cohésion. :

(c) Classe C. Slmple agglomération, sans valeur commerc1a1e

Charbon 2.. Couche Cage Pit, houillére Albion.

Coke C1/2. . Age du charbon, moins de deux années.

- Charbon sec chargé, 46 liv. Eau dans le charbon chargé 7. -8%.
MlS au fourle 10j janv. et cuit pendant 48 heures.

(a) La, caisse est ‘sortie trés endommagée. Le charbon avait
cuit sur environ 3" d’ épalsseur de chaque coté et au fond le reste était
en poussiére. ~

y (b) Gaiteau sale; cen est pas du coke.
“(c) Classe C. Simple agglomération, pas de valeur commerciale.

Charbon 2002. Echantillon frais de charbon semblable A 2.
Coke C1/2002. -Age du charbon, moins de quinze jours.
_Charbon sec chargé, 46 liv. Eau dans le charbon chargé, 8-2%.
Chargé avec C1/2. . : ,
v (@) Coke sain jusqu'au sommet de la caisse, pas beaucoup de
retrait; le coke est un peu surcuit ayant été mal éteint. Bon, ooke’
commercial pouvant convenir aux hauts fourneaux. '
(b) Bon coke dur et lourd, cassure réguhére ne ressemble pas
du tout au coke fabriqué avec le charbon ancien provenant de la méme
, couche, C1/2.
(c) Classe — A. Bon coke dur, d’un gris d’argent, mais qu1
contient encore cependant des parties de charbon & l’exténeur

" Charbon 8. Couche principale, houillére Acadia.
Coke C1/8. Age du charbon, moins de deux années.
Charbon sec chargé, 48 liv. 2. Eau dans le charbon chargé, 8-0%,.
Mis au four le 10 janv. et cuit pendant 48 heures.
- (@) La caisse sortit en mauvais état mais il n'y ‘eut pas de coke
perdu. Coke ferme jusqu'au sommet, trés peu de retrait; bon coke
dur convenant A tous les usages.
(b) Bon coke dur et résistant, & peine inférieur au coke prove-
- mant du charbon frais analogue, sauf toutefois l’aspect ’
(c) Classe — A. Bon coke dur.

Charbon 2008. Eichantillon frais de charbon semblable 3 8.
Coke C1/2008. Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 47 liv. . Eau dans le charbon chargé, 6- 7%




<41

Chargé avec C1/8

(a) La caisse sortit-un peu endommagee, mais il n'y eut pro-

bablement pas de perte de coke; peu de retrait; i peine plus friable

~ au sommet que d’habitude, le reste de la masse est dur et convient 3
~ tous les usages.

_(b) Coke lourd et dur de premlére qualxté
C1/8.

Charbon 3. Intercolonial Coal Co., Westville, N.-E., couche prin-
cipalé, houillére Drummond.

Coke C1/3. Age du charbon, moins de deux années

Charbon sec chargé, 48 liv. . Eau dans le charbon chargé 7-09,.

Mis au four le 10 jan. et cuit pendant 48 heures.

(a) Caisse légérement endommagée, mais pas de coke perdu
- Le coke est légérement brQlé, peu de retrait; c’est un bon coke com-
mercial, sain jusqu'au sommet et & peine inférieur au coke fabriqué
avec le charbon frais analogue, coke C1/2003.
* (b) Coke lourd et dur, sans cassure réguliére.
(c) Classe — A. Bon coke dur, un peu terne.

Charbon 2003. Charbon frais, semblable au charbon 3.
Coke C1/2003. Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 47 liv. Eau dans le charbon chargé, 7-09%.

Chargé avec C1/3. ,
(a) Caisse trés endommagée, mais le coke est sain & I'intérieur, -

bien qu'un peu brflé. Léger retrait; bon coke dur, commercial,
sain jusqu'au sommet de la caisse.

(b) . Semblable au coke C1/3, mais plus dur et plus résxstant
c’est un coke particuliérement difficile & casser.

(c) Classe A. Légérement plus brillant que le coke C1/3
mais & peine meilleur. ’

Charbon 49.—Cumberland'-Ry. & Coal Co., Springhill, N ~E., houillere

n° 1.

Coke C1/49. Age du chafbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé 46 liv. #. [Eau dans le charbon chargé, 8-87%,.

Mis au four le 17 janv. et cuit pendant 40 heures.

(a) Coke sain jusqu'au sommet de la caisse;  a des clivages ré-
guliers, mais se casse facilement en longues et minces baguettes courbes;
" c’est un coke de premiére qualité, d'un son métallique.
(b) Bon coke dur; cassure trés régulxére, se cassant en petits
morceaux mais sans poussier.
(c)- Classe A. Coke dur, compact et d’'un bel aspect, prxsme
plutbt petit, ce qui est mractérxstxque de tous les cokes de Springfield.

- -

(c) Classe A. Un peu plus brillant et plus lourd que le cokev
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- Charbon 5. Houillére Springhill n° 2.
- Coke C1/5. Age du charbon, moins de deux années.
‘Charbon sec chargé, 49 liv. Eau dans le charbon chargé 7-69,.
Mis au four le 17 janv. et cuit pendant 40 heures.

- (a) Mal éteint, brilé au sommet dans la'partle centrale Bon -

coke commercial, mais bien prés d'étre mauvals au sommet 3 cause
_de I'4ge du charbon.

(b) Coke moyennement bon, pas trés dur.-

(¢) Class + B. Bel aspect, mais beauooup de cassures  pris-
mathues
Charbon 2005. Echantillon frais de charbon semblable & 5.

Coke C1/2005. Age du charbon, moins de quinze jours.
, Charbon sec chargé, 46 liv. Eau dans le charbon chargé, 9-69,.
Chargé avec C1/5. :
" (a) Bon coke, sain jusqu’au sommet bien collé contrairement
au coke C1/5; clivage régulier, légérement courbe.

(b) Coke moyen, assez dur, se casse en bitonnets courbes.

- (c) Classe — A. Légérement meilleur que le coke C1/5, mais

ayant les mé&mes caractéres.

Charbon 6.—Houillére Springhill n° 3

.Coke C1/6. Age du charbon, moins de deux années. ,

Charbon sec chargé, 49 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 8-6%.
Mis au four le 17 janv. et cuit pendant 40 heures.

(a) Coke légérement br@ilé au fond. Presque exactement
identique 3 C1/5; assez bon coke, mais pas entiérement collé au
sommet.

(b) Assez bon coke, mais pas trés dur.

(c) Classe + B; légérement meilleur que C1/5. .

Charbon 2006. Echantlllon frais de charbon semblable a 6.
Coke C1/2006. Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 47 liv. Eau dans le charbon chargé, 10-3%,.
Chargé avec C1/8. 4
(@) Coke légérement br(lé, ce qui n'a pas détruit- son aspect
. d’ensemble; coke excellent, sain jusqu’au sommet, semblable & C1/2005;
clivage régulier, légérement courbe.

(b) Coke plus dur et meilleur que C1/6; se casse davafntage en
b4tonnets courbes réguhers

(c) Classe A. Nettement meilleur que le coke C1 /6

ECharbon 7. Maritime Coal Ry and Power Co., houillére Chlgnecto,
N.
k¥ Coke C1/7.  Agedu charbon, moins de deux années. -
_ ¥:  Charbon sec chargé, 45 liv. 3. Eau dans le charbon chargé 7-6%.
Mis au four le 3 janv. et cuit pendant 48 heures.

—
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(@) La caisse avait un trou A une extrémité, et a pu perdre un

" peu de charbon. Assez bon coke au fond, mais pas trés dur, la cas-
sure est d’un gris d’argent et assez bonne; au sommet un peu de char-
bon incuit. Il se peut que du charbon frais donne un meilleur coke.

_(b) Coke trés irrégulier, par endrmts suffisamment dur, mais
par ailleurs trés friable.
(c) Classe + B.

Charbon 9. Minudie Coal Co., Riviere Hébert, N.-E., houillére Minudie.
Coke C1/9. Age du charbon, moins de deux années. _

Charbon sec chargé, 51 liv. Eau dans le charbon chargé, 7-59%,.

Mis au four le 4 janv. et cuit pendant 48 heures. '

(a) Caisse trés endommagée; un peu de coke perdu; A peine

assez éteint. Le coke n’est pas commercial; c'est un giteau sans

consistance ayant une légére tendance 3 passer au coke vers le fond.

Un peu de soufre visible.
-(b) Tendre et friable, & peine cokéxﬁé
(c) Classe — B. <

, Charbon 43. Canada West Coal Co., Taber, Alta, houillére Canada ‘

West
Coke C1/43. Age du charbon, moins de six mois. st au four le 4
jan. et cuit pendant 48 heures.
(a) Caisse trés endommagée qui a perdu la plus grande partie
de son contenu. I restait encore quelques morceaux de poix cokéifiée,

mais A part cela le charbon était resté inaltéré et avait méme gardé.

par endroits son lustre. _
N.-B.—II n'y avait aucune chance de cokéifier ce charbon, mais nous

~ espérions obtenir la perte & la cuisson de fagon A pouvoir la comparer avec

les matiéres volatiles déterminées au laboratoire; nous n’avons, cependant,
pas jugé utile de répéter l’expérience aprés cet échec.

Charbon 48. Houllléres Leitch, Passburg, Alta. Couche Seven Foot
ou n° 1 Byron.
© Coke C1/48. Age du charbon, moins de six mois. Charbon sec
chargé 48 liv. 4. Eau dans le charbon chargé, 6-9%. Mis au four le 4
jan. et cuit pendant 48 heures.
(a) Peu ou pas de retrait; bon coke sain du fond au sommet.
(b) Assez bon coke, d'un aspect brillant et & grande structure
cellulaire, pas trés dur mais ne donnant pas beaucoup de poussier.
(c) Classe + B.

Charbon 32. Hillcrest Coal & Coke Co., houillére Hillcrest, Alta.

Coke C1/32. Age du charbon, moins de huit mois.

Charbon sec chargé, 46 liv. 3. Eau dans le charbon chargé 7-8%.
Mis au four le 2 jan. et cuit pendant 48 heures.

-
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" (a) Caisse endommagée au fond, probablement trés peu de coke
'~ "+ perdu. Peuou point de retrait, le coke n’est pas durj jusqu’au sommet.
) . Le coke lui-méme est trés beau de couleur, dur et poreux, mais contient
un grand nombre de particules incuites; il est possible qu’ une plus
haute température donne un.trés bon coke.
(b) Coke d’un bel aspect bnllant mais trés frxable
() Classe + B. :

Charbon 33. Houlllére West Canadxan, couche n° 1, houlllére Belle-
vue, Alta. .
~ Coke C1/33. Age du charbon, moins de un an.
AR - Charbon sec chargé, 47 liv." Eau dans le charbon chargé, 6- 7%
<, -~ Mis au four le 2 jan. et cuit pendant 48 heures. »

R (a) Caisse trés endommagée, coke un peu brilé en un point.
Peu ou pas de retrait; le coke dur jusﬁu’au sommet, clivage régulier;
coke commercial assez bon, mais pas assez collé. .

(b) Bon coke, rugueux et résistant; mell]eur que C1/28
(c) Classe + B.
Charbon 28. Houilléres West Canadlan, couche n° 1, houillére Lllle,
Alta.
Coke C1/28. Agedu charbon, moins de un an. ' ‘ ‘
Charbon sec chargé, 46 liv. 1. Eau dans le charbon chargé 9. 7% '
Mis au four le 2 jan. et cuit pendant 48 heures.
(a) Le charbon était trés humide, mais, comme beaucoup de
. charbons, il semblait occuper un volume plus grand aprés humidi-
fication qu’auparavant. La caisse sortit en mauvaise condition et

il y eut probablement un peu de perte. Léger retrait & la cuisson;
coke assez bon et dur, mais contenant par endroits des particules de
charbon non collées. Assez bonne structure cellulaire au sommet.

(b) Coke friable donnant une grande quantlté de poussxer.
() Classe B.
Charbon 34. International Coal &. Coke Co., Coleman, Alta, couche
n° 2, houillére Denison. '

.- Coke C1/34. Age du charbon, moins de 8 mois. 4
o o Charbon sec chargé, 47 fiv. 4. .Eau dans le charbon, 6-49,. Mis au
: ~ four le 2 janv. et cuit pendant 48 heures. '

(a) Petite plage brtilée dans le coke. Peu ou pas de retrait;
difficile & enlever de la caisse; le coke est lourd mais s’émiette lors-
qu'on le choque fortement. Au sommet de la caisse, surtout, il y
avait une quantité de charbon aggloméré mais non fondu, de sorte
qu'on n'a pas un véritable coke. 1l est probable que ce coke pourrait '

s utlllser dans les fonderies de cuivre.
(b) Coke moyennement dur, se cassant plutdt facilement mais
" ne produisant pas beaucoup de poussier. Contient des enduits blancs
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(certains cokes contiennent des paquets de matiére fibreuse, tendre et
blanche, qui ressemble & un enduit.)
(c) Classe B. -
Charbon 34 SP. Couche n° 4, houillére Denison. )
Coke C1/34 SP. -Age du charbon, moins de huit mois.
Charbon sec chargé, 48 liv. Eau dans le charbon chargé, 7-09%,.
‘Mis au four le 3 janv. et cuit pendant 48 heures.

_(a) Peu de retrait; bon coke avec clivages marqués; quelques -

grains inaltérés sont probablement en grande partie des schistes.
Contient des enduits blancs.

(b) Assez bon coke dur, mais avec clivages pas trés réguliers.

(c) Classe + B.

Charbon31. Crowsnest Pass Coal Co., mine n° 3, houillére Michel, C B.

Coke C1/31. Age du charbon, moins de huit mois.

Charbon sec chargé, 48 liv. Eau dans le charbon chargé, 8-69.
Mis au four le 2 janv. et cuit pendant 48 heures.

(a) Le charbon était fin et lourd. Presque pas de retrait;
excellent coke jusqu’au sommet de la caisse.

(b) " Coke lourd et dur, se cassant facilement.

- (c) Classe + B.
Charbon 30. Mine n° 7, houlllére Michel, C.B.
Coke C1/30. Age du charbon, moins de huit mois.
. Charbon sec chargé, 46 liv. Eau dans le charbon chargé, 8-99.
Mis au four le 2 janv. et cuit pendant 48 heures.

(a) Caisse assez endommagée. Clivage irrégulier; ‘coke non
commercial. Le charbon s’était aggloméré presque jusqu au sommet,
mais méme au milieu du bon coke, au fond de la caisse, on pouvaxt
voir la forme des morceaux primitifs. .

+ (b) Coke trés friable et sans corps. Pas de clivage régulier.
() “Classe — B. '
Charbon 29. Mine n° 8, houillére Michel, C.B.
Coke C1/29. Agedu charbon, moins de huit mois.
Charbon sec chargé, 50 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 11 -20%.
- Mis au four le 2 janv. et cuit pendant 48 heures.
(a) Trés dur, et comme il n’ y avait que .peu ou pas de retrait,

il fut trés difficile A sortir de la caisse; clivage pas trés régulier; assez

bon’ coke dans l'ensemble, semblable aux cokes Fernie, sauf qu'il

fondrait légérement moms Quelques morceaux- du sommet sont .

inaltérés.
(b) Modérément bon
(c) Classe + B.

Charbon 27. Crowsnest Pass Coal Co., mine n° 2, Coal Creek Fernie,

‘ C.B.
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' Coke C1/27. Age du charbon, moins de 8 mois.
. Charbon sec chargé, 47 liv. Eau dans le charbon chargé 9. 6%.
, Mis au four le 1er jan. et cuit pendant 48 heures.
(@) Trés peu de retrait; ~coke sain du centre au sommet; bon
coke, trés semblable & C1/26.
v .(b) Résistant sous le marteau
"~ (c) Classe + B.
Charbon 26. Mine n° 5, Coal Creek, C.B.
Coke C1/26. - Age du charbon moins de huit mois.
Charbon sec chargé, 48 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 7 O%
Mis au four le ler jan. et cuit pendant 48 heures.
' " (@) Un peu abimé lors de l'extinction qui fut incompléte. Trés
peu de retrait. Bon coke dur, et sain du centre au sommet.
(b) Pasremarquablement solide; mais donne trés peu de poussier
3 la manipulation. D’aspect plus argenté que le coke moyen.
(c) Classe + B.

Charbon 25. H.-W. McNeil Co., mine n° 1, Canmore, Alta.

Coke C1/25. Age du charbon, moins de 8 mois 3.

Charbon sec chargé 47 liv. Eau dans le charbon chargé 7-49,.
Mis au four le ler janv. et cuit pendant 48 heures.

(@) Caisse en bon état, avec probablement trés peu de perte.

Le charbon est peu changé; il contient quelques traces de michefer.

‘(c) Classe D. '

Cet essai eut pour but de déterminer le rendement et de comparer
avec I'analyse chimique. Perte & la cokéification = 18-49, de charbon.
* Matiéres volatiles d’aprés I analyse au laboratoire = 17-29, du charbon sec. _

Charbon 23M. Mines Bankhead Ltd., houillére Bankhead Alta.

Charbon C1/23 M. Age du charbon, moins de 8 mois %.

Charbon sec chargé, 46 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 6- 5%.
Mis au four le 31 déc. et cuit pendant 48 heures.

(@) Le couvercle’s’était enfoncé d’environ 2" mais le charbon

avait trés peu changé d’aspect.’ T

(¢) Classe D.. -

Cet essai eut pour but de permettre la comparaison avec l'analyse
chimique. Perte & la cuisson.= 12-19, du charbon sec. Matiéres vola-
tiles données par I'analyse au laboratoire 12:69, du charbon sec. " Le
gauchissement des caisses de fer a la chaleur fait qu'il est difficile d’éviter
des pertes au défournement, lorsque le giteau n’est pas bien formé.

- Charbon 22 SP. Nicola Valley Coal and Coke Co., Coutlée, C.B.

Couche Rat Hole, mine n° 2, houillére Middlesboro.

Coke C1/22SP. ‘Age du charbon, moins de huit mois.

Charbon sec chargé, 46 liv. Eau dans le charbon chargé 7 1% '
Mis au four le 31 déc, et cuit pendant 48 heures. .
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(a) Caisse trés endommagée. La couche du fond était légére-
ment agglomérée sur 3 & 4 pouces. Le charbon du haut n'était
pas du tout collé. ,

. () Classe + C.

Charbon 22 M. Charbon des mines 1 et 2, hounllére Mlddl&sboro, C.B.
Coke C1/22 M. Age du charbon, moins de 8 mois }.

Charbon sec chargé, 45 liv. Eau dans le charbon chargé, 6 0%.

st au four le 31 déc. et cuit pendant 48 heures.

’ (a) Aucune agglomération, sauf sur 2 ou 3 pouces & partir du fond
ou quelques morceaux s'étaient collés. (On a pris un échantillon
dans la partie un peu agglomérée.) a

(c) Classe C.

Charbon 20. Wellington Colliery Co., couche Wellington, houillére

Extension, C.B. 4

Coke C1/20. Age du charbon, moins de 9 mois.

Charbon sec chargé, 43 liv. 4. Eau dans le charbon chargé 8-7%.
Mis au four le 30 déc. et cuit pendant 48 heures.

(a) Se retire & la cuisson; coke assez bon, mais qui se casse
assez ficilement; structure cellulaire; aspect argenté en certains en-
droits, mais généralement aspect sale. Ce coke conviendrait sans
doute aux hauts fourneaux. '

(c) Classe — A.

Charbon 18. Western Fuel Co., Nanalmo, C B., couches supérleure
mine n° 1.

_ Coke C1/18. Age du charbon, moins de 9 mois.

Charbon sec chargé, 43} liv. Eau dans le charbon chargé, 8-5%,.
Mis au four le 30 déc. et cuit pendant 48 heures.

(@) Cokéifié vers le fond de la caisse, mais encore en morceaux -

au sommet; coke non commercial.
(c) Classe C.

Charbon 17.—Couche inférieure, mine n° 1, Nanaimo, C.B.
Coke C1/17. . Age du charbon moins de 9 mois.
Charbon sec chargé, 45 liv. . Eau dans le charbon chargé, 9. 7%
Mis au four le 30 déc. et cuit pendant 48 heures.
(a) Ne donne pas réellement du coke, bien qu'il y ait au fond
un couche de 3" légérement agglomérée,
(c) Classe C. .

Charbon 21. Wellington Colhery Co., Cumberland,. C.B. Couche
inférieure, mine n° 4, houillére Comox. :
Coke C1/21. Age du charbon, moin de 8 mois 3.
- Charbon sec chargé, 44 liv.'4. Eau dans le charbon chargé 6- 3%
Mis au four le 30 déc. et cuit pendant 48 heures.
4
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‘(a) Se contracte A la cuisson. Dur, dense, en gros morceaux,
mais d'un vilain aspect. Le centre et le sommet sont plus cuits que
le coke normal, et ne sont en réalité qu'un coke de mauvaise qualité.
Sur les bords assez bon coke. Pourrait donner du coke 3 une tempé-
rature plus élevée ou avec un charbon plus frais.

(c) Classe — A.

Charbon 21 M. Mélapge de charbon de la couche mféneure, mmes .

’ 4 et 7, houillére Comox.
" Coke C1/21M. Age du charbon, moins de 8 mois 3.
: Charbon sec chargé, 46 liv. Eau dans le charbon chargé 8:5%.
“Mis au four le 30 déc. et cuit'pendant 48 heures. .-
(a) Coke trés semblable & C1/21, mais nettement mellleur;
davantage de charbon cokéifié et un peu moins d’agglomération.
(b) . Trés irrégulier. Certains morceaux sont durs.
(c) Classe — A. Meilleur que C1/21.

Charbon Ex. 31. White Pass & Yukon Ry Co,, Whltehorse, Yukon,
couche supérieure, mine Tantalus.

Coke C1/Ex. 31. Agedu cha.rbon, moins de 7 mois.
. - Charbon sec chargé, 95 liv. .  (On a pris de grandes caisses pour le
charbon Yukon.) Eau dans le charbon chargé 9-99%. - Mis au four le
9 janvier et cuit pendant 48 heures. -

(a) Coke non commercial; cokéifié ou aggloméré sur toute la
hauteur. Couleur d’un gris sale, lourd et frxable, analogue d’aspect
A un mortier sec.

(b) Combustible lourd et friable, se cassant peu réguhérement.
Contient de “I'enduit blanc,” composé de crlstaux ac1cula1res hexa-
gonaux ou tétragonaux.

“(¢) Classe + C. v
Charbon Ex. 231.. Charbon Ex. 31, nettoyé par lavage.

- Coke C1/Ex. 231. Age du charbon, moins de 7 mois.
Charbon sec chargé, 85 liv.' Eau dans le charbon chargé, 7 8%
~ Mis au four le 6 janv. et cuit pendant 48 heures.

(a) Peu ou point de retrait. Le coke est un peu meilleur et un
peu plus sain que le C1/Ex. 31; moins facile 3 émietter mais d’aspect
A peu prés analogue. Coke d’une faible valeur commerciale. Contient
une grande quantité d’enduit blanc. i

(b) Plus dur, plus propre et moins friable que C1/Ex. 31; trés
dense; se casse sans poussiére. . .

(c) Classe — B. :

- Charbon Ex. 32. Couche moyenne, mine Tantalus :

Coke C1/Ex. 32. Agedu charbon, moins de sept mois.

Charbon chargé sec, 95 liv. Eau dans le charbon chargé, 6- 9%.
Mis au four le 6 j jan. et cuit pendant 48 heures. ‘

II
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‘(a)* Coke trés semblable & C1/Ex. 31. Difficilement vendable.

Ressemble davantage & un mortier dur qu’a du coke Trés lourd et
contient de nombreux points sales. a
" (b) Sale, friable, sans clivage régulier. ' '

(c) Classe — C. 'Les cokes du Yukon qu'on a expénmentés
‘surtout ceux provenant de charbons sales et non lavés, contiennent une

telle quantité de chaux qu’en magasin ils ont tendance 3 se désagréger,

par suite de I'extinction et de T'expansion de la chaux.
Charbon Ex. 232._ Charbon Ex. 32, nettoyé par lavage.
Coke C1/Ex. 232. Age du charbon, moins de 7 mois.
Charbon sec chargé, 85 liv. Eau dans le charbon chargé, 5-6%.
Mis au four le 6 janv. et cuit pendant 48 heures.
i (a) Coke pas inférieur 3 C1/Ex. 231, mais supérieur 3 C1/Ex. 32.
Pourrait &tre utilisé dans l'industrie; contient beaucoup ‘“‘d’enduit blanc.”
’ (b) - Grande amélioration par rapport & C1/ Ex. 32; trés dense;
. pas beaucoup de poussier, mais cassure 1rréguhére.
(c) Classe — B. '
Charbon Ex. 33. Couche inférieure, mine Tantalus.
_ Coke C1/ Ex. 33. Age du charbon, moins de 7 mois. -
Charbon sec chargé, 54 liv. Eau dans le charbon chargé, 12-6%.
Mis au four le 6 janv. et cuit pendant 48 heures.
(a) Tous les charbons du Yukon expénmentés étalent en grande
) 'partle du poussier; les morceaux visibles étaient petits et le tout était
difficile & mouiller. Peu de retrait. Coke sain jusqu’au sommet.
Meilleur que tous les cokes précédents du Yukon.. Trés bon coke
industriel convenant sans doute aux hauts fourneaux, quoique la
structure soit peu développée. Cassure propre avec marques sphé-_
~ riques concentriques trés curieuses. Peu ou pas “d’enduit blanc.”
(b) Coke dur et lourd; pas beaucoup de poussier; se casse
également bien dans toutes les dlrectlons
(¢c) Classe — A. - ‘
Charbon Ex. 233. Charbon Ex. 233 nettoyé par lavage
Coke C1/ Ex. 233. Age du charbon, moins de 7 mois.
. Charbon sec chargé, 52 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 9- 9%
Mis au four le 6 janv. et cuit pendant 48 heures.
- (a)" Peu ou point de retrait; bon coke trés lourd trés semblable
‘A C1/Ex. 33, et pas beaucoup plus propre. ' :
(b) Comme C1/Ex. 33, mals plus dur et plus sain. =~ - -
(© Classe A

. ESSAIS DE COKﬁIFICATION EN FOUR DE BOULANGER DE LA DOMINION COAL

CO., A BRIDGEPORT, PRES DE GLACE BAY, N.-E., JANVIER 1909.
Toutes les caisses ont été enfournées le 18 janv. et ont été cuites pendant

i -
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72 heures; le charbon menu non lavé de la houlllére Lingan fut cuit dans le
' méme four a la méme époque, : :

Essais préliminaires——Comparaison deis cokes de fours ouverts et des cokes de
. caisse. .

On chargea dans le four une caisse avec du charbon menu humlde et
on compara le coke obtenu avec le coke donné par le four ouvert dans la
méme cuisson. i . )

' Coke de Caisse, cs1. C - .
(@) Coke trés bulleux 3 la surface; se casse et se détache facile-
ment de la caisse. Bon coke commercial, mais qui s amélloreralt
grandement si on lavait le charbon.
(b) Trés joli coke; texture ouverte; pas trés dur, mais ne donne
" pas beaucoup de poussier.
(c) Légérement plus compact que le coke du four ouvert mais

"par ailleurs les cokes sont les mémes. '
Coke de four ouvert, C82. . ,

(b) Pas aussi joli que C81. Il n’est peut-étre pas aussi dur.

Par ailleurs, presque 1dent1que ‘

(c) Comme C81, mais légérement plus compact.

Essais de cokéification de charbons normaux.

_ Charbon 2035 SP. Dominicn Coal Co., couche Phalen, Dommlon
n° 5, N.-E.

Coke C2/2035 SP. Age du charbon, moins de quinze jours.

Charbon sec chargé, 45 liv. Eau dans le charbon chargg, 6-59%,.

(a) Le charbon s'est un peu brisé en retournant la caisse. Bon
coke commercial. La moitié inférieure est noire et a une large struc-
ture cellulaire; la moitié supérleure est gris d’acier et lourde, mals
contient une grande quantité de suie. :

(b) Large sttucture cellulaire; couleur foncée, contient beau-
coup de poussier. Plus tendre que le coke du méme charbon cuit en
four Otto-Hoffman. ° S BT '
Charbon 2008. Couche principale, houillére Acadia, N.-E.

Coke C2/2008. Age du charbon, moins de quinze jours.
- Charbon sec chargé, 48 liv. 3. Eau dans le charbon chargé, 7-87%,.

(@) Coke un peu brfilé en un pomt. Le coke sé casse en plu-
sieurs morceaux quand on le retire de la caisse. Clivages du haut en bas.
Bon coke dur, sain du haut en bas, mais avec des traces de schistes.

(b) Bon coke solide; dur et brillant en haut; ncir en bas.

o Charbon 6. Cumberland Ry. & Coal Co., houillére n° 3, Springhill,
N.-E. ' -
Coke C2/6. . Age du charbon, moins de 21 mois 1.
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" Charbon sec chargé 47 liv. }.  Eau dans le charbon chargé, 5-29%,.
(a) Coke trés friable; sort de la caisse en un seul giteau accom-
pagné de matériaux non agrégés. Ce n'est pas un coke commercial.
On n’en a pas conservé d’échantillon.

' Charbon 28. Houilléres West Canadian, couche n° 1, houillére Lille,
Alta. -~ : : ' ’
Coke C2/28. Age du charbon, moins de 8 mois. _
Charbon sec chargé, 49 liv. Eau dans le charbon chargé, 10-19,.

(a) Le coke sort d’un seul bloc de la caisse. Sur toutes les faces
il y a des morceaux non fondus. Se casse assez facilement en petits
morceaux. 2

(b) Nettement plus mauvais que le coke provenant du méme
charbon cuit en fours Otto-Hoffman ou Bernard. »

Charbon 34. International Coal & Coke Co., Coleman, Alta, couche
n°® 2, houillére Denison. S ’
Coke C2/34. Age du charbon, moins de 8 mois.
Charbon sec chargé, 52 liv. 3. Eau dans le charbon chargé 9. 6%
(a) Coke trés friable, surtout au fond oi il y avait beaucoup de
poussier. Ce n’est pas un coke industriel.
(b) Coke sale et friable, mal aggloméré. Donne beaucoup de
poussier.

-Charbon 31. Crowsnest Pass Coal Co., mine n° 3, houlllére Michel, C.B.
Coke C2/31. Age du charbon, moins de 8 mois. 1.
Charbon sec chargé, 51 liv. Eau dans le charbon chargé, 10- 2%

(a) Le coke sort de la caisse en deux blocs, et s’est simplement
cassé en deux, verticalement par le centre. Trés dense; contient des
morceaux primitifs de charbon ou de schistes non fondus. Un peu
friable au sommet. Légére tendance A se casser suivant des plans
verticaux, mais se casse assez bien dans les autres directions. Comme

‘les autres cokes de four de boulanger, il n’est pas cuit sur toute la )

hauteur, et présente des “‘noirs’’ au fond. . "
(b) D’aspect analogue au coke du méme charbon cuit en four
Otto-Hoffman, mals plus tendre.

Charbon 26. Crowsnest Pass Coal Co., mine n° 5, Coal Creek, Ferme,
C.B.
Coke C2/26. Age du charbon, moinsde 8 mois. §.
Charbon sec chargé, 56 liv. . Eau dans le charbon chargé, 11-69,.
(a) Le charbon était trés sale. Le coke semblait fissuré au som-

met, mais il ne s'est cassé qu'en deux blocs quand on I'a retiré de la

caisse. Présente des morceaux non fondus sur toutes les surfaces
“extérieures. Quelques-unes aussi A Ulintérieur. Se casse plutbt

facilement.

T
PAAGEV




.52,

'

. (b) Pas aussi solide que les cokes provenant des mémes charbons .
CllltS dans les fours Otto-Hoffman et Bemard plus tendre et d’ aspect

plus foncé.

' ESSAIS DE COKEIFICATION DANS LES FOURS BERNARD ET 'BAUER DE LA

No'VA SCOTIA STEEL AND COAL CO., AUX MINES DE SYDNEY, N.-E.,
. . JANVIER 1909.

- Tous les essais aux mines de Sydney furent faits dans les batteries
1 et 2 des fours Bernard, sauf pour deux-caisses qui furent cuites dans les
fours Bauer. Toutes les caisses, sauf 4, furent cuites pendant 48 heures.

‘En méme temps que nos calsses, les_fours . traitaient des charbons mélangés
“et lavés provenant des mines 1 et 3 de la Nova Scotia Steel & Coal Co.

Ces charbons sont désignés sous le nom de charbon N.S.S. et C. Co.
Essais préliminaires—Comparaison des fours Bernard et Bauer, et des cokw de
: four ouvert et de caisse.

-On remplit de la méme fagon deux caisses avec du charbon N. S. S.
& C. Co. et deux avec du charbon D. I. &S. Co., les premiéres furent en-

fournées dans un four Bernard, les deuxiémes dans un four Bauer. On_

préleva également deux échantillons dans le coke de four ouvert du four

"Bernard.

On éprouva une certame difficulté A pousser le gﬁteau du four Bauer

. A cause d'une partie faible au voisinage des deux caisses, soit parce que le
“four était un peu froid, soit, plus probablement, parce qu'on avait ajouté

un wagonnet de charbon humide en surcharge.

Coke C86 de la N. S. S. & C. Co., charbon chargé dans le four Bernard
83, le 23 janv.
Charbon chargé humxde, 47 hv. : rendement A partir du charbon hurrude,
58-2%.

(@) Fort retrait; coke sain jusqu'au bout; se casse en plus gros
morceaux que celui du four ouvert qui se casse en baguettes. .La moitié
inférieure était trés bonne, et méme meilleure que le coke du four ouvert
normal; la moitié supérieure avait davantage la structure cellulaire;
en moyenne, A peu prés semblable au coke de four ouvert.

(b) Coke assez solide, structure cellulaire ouverte, tpas trés
brillant.

(c) Trés légérement mellleur que les cokes de four ouvert Co7

et C98, ce qui peut provenir d'une mellleure extinction.

Coke C88 de la N.'S. S. et C. Co., cult dans le four Bauer 18 le 25

]anwer
- Charbon humide chargé, 45 liv. . Rendement A partir du charbon
humide, 61-2%,. ‘ .
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(@) Coke brillant et joli; bon jusqu'au sommet. Ilest impossible

de trouver une différence entre ce coke et le coke correspondant C86

du four Bernard, sauf que les parties du fond et du sommet se ressem-
blent davantage dans le C88.

(b) Tres semblable au coke C86, peut-étre légérement plus
brillant.

(c) Tres légérement moins bon que C86, mais un petit peu plus
brillant que les cokes C97 et C98 cuits en four ouvert.

Coke C87 dela D. 1. &S. Co., cuit dans le four Bernard 83, le 23 janvier.
Charbon humide chargé 49 liv. 1. Rendement A partir du charbon
humide, 65-49%,. |
(a) - Beaucoup de retrait; 'sort assez facilement de la caisse.
Bon coke, sain jusqu’au sommet, avec clivages réguliers.
*(b) Contient une 'grande quantité de coke argenté et de coke
noir de fumée; légérement plus dur que le coke Bauer correspondant.

Coke C89de la D. 1. et S. Co., cuit dans le four Bauer 18, le 25 janvier.
Charbon humide chargé; 46 liv. 3. Rendement & partir du charbon
hurmde, 68-9%,.. ‘ ‘
R (@) Bon coke, sain jusqu'au sommet; la structure cellulaire &
grands éléments est plus développée que d’habitude au sommet, ce
qui est, parait-il, caractéristique des cokes cuits en four Bauer. Les
plans de cassure sont plus verticaux que ceux des cokes de four Otto-
Hoffman, ce qui vient probablement de la largeur plus grande du four
Bauer.
(b) Assez bon coke contenant beaucoup de suie.
(c) Presque identique au C87.

- Coke 97 dela N.S.S. et C. Co., cuit en four ouvert Bernard.
L’échantillon a été pris dans le coke du four méme, A la partxe supé-

rieure.

(b) Trés analogue au coke obtenu avec le méme charbon cuit
en caisse dans les fours Bernard et Bauer, C86 et C88. Contient une
certaine quantité de suie.

Coke 98 de 1a N. S. S. et C. Co., cuit en four ouvert Bernard.
L’échantillon a été pris dans le coke du four méme, A la partié inférieure.
(b) Comme le C97, mais avec beaucoup plus de suie.
() Meilleur que C97.

Essais finaux de la cokéiﬁcatioh de charbons normaux.
Charbon 38. Dominion Coal Co., couche Phalen, Dominion n° 1, N. -E
Coke C3/38. Age du charbon, 7 mois.

Charbon sec chargé, 55 liv. Eau dans le charbon chargé, 109,. MIS
au four le 26 janv..
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“ (a) " Bon coke, clivages réguliers, convient & tous les usages.

(b) Bon coke dur a clivages trés-marqués.

(© Pas aussi’ bon que le coke correspondant Otto-Hoﬁ'man
C1/38, qui a été classé + A.

Charbon 2038. Echantillon fraJs de charbon semblable & 38.
" Coke C3/2038. Age du charbon, moins de quinze jours.

Charbon sec chargé 47 hv Eau dans le charbon chargé 6-7%.

Cmt avec C3/38.
~(a) .Bon coke, chvages réguliers; sortant facilement de la caisse.

Considéré comme meilleur que C3/38 en ce qu'il contient plus de coke
argenté et moins de coke noir.

(b) Trés semblable 4 C3/38, mais pas tout é fait aussi dur.
Contient davantage de coke argenté et de coke noir de fumée.

() Classe — A.  Incomplétement cuit.

Charbon 39. Couche Lingan, Dominion n° 12, N.-E.
- Coke C3/39. Age du charbon, 7 mois. . :
-~ Charbon sec chargé, 48 liv.'}.- Eau dans le charbon chargé, 7- 9% :
Mis au four le 26 jan.
"~ (a) - Sortit avec difficulté de la caisse. Coke excellent et peut-
&tre légérement nieilleur que les deux cokes précédents. ‘
(b) Prathuement le méme que le coke correspondant C1/39 .
Otto-Hoffman.
(c) Pas aussi-bon que C1/39.

Charbon 2039. Echantillon frais de charbon semblable & 39.
"Coke C3/2039. Age du charbon moins de quinze jours. .
Charbon sec chargé, 46 liv. ' La caisse contenant ce charbon, cuite
_avec C3/39, a été détruite dans le four. La caisse ci-dessus a été remplie -
par E. Stansfield, mais a été cuite aprés le départ de Mr Stansfield des mines
de Sydney, le 30 janvier. La caisse a été envoyée, sans étre ouverte, A
Montréal, par M* J. McClennan, ingénieur en chef des fours 3 coke.
‘(@) Coke trés bon, & cassure réguhére contient quelques longs
prismes de coke. -
~ (b) Coke semblable & celui provenant du charbon 39 cuit dans
les fours Otto-Hoffman et Bernard, mais un peu plus dur et plus .
brillant. . : : . ‘

(c) Classe — A :
+ Charbon 13. Nova Scotla Steel & Coal Co mines Sydney, N.-E.,
houillére ne 1.
Coke C3/13 (2). Age du charbon, moins de 17 mois. %. )
Charbon sec chargé, 50 liv. Eau dans le charbon chargé, 5.09.

Mis au four le 26 janv.
. (@) Coke d'un trés bel aspect mais qui se brise trés fac:lement.

’
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(b) Bonne structure cellulaire ouverte, mais pas trés sohde
(c)- Classe'— A.

Coke C3/13 (1). Age du charbon, moins de 17 mois. 1.

Charbon sec chargé, 52 liv. La caisse du charbon 2013, cuite avec la
caisse précédente de charbon 13 fut détruite dans le four. M Stansfield
remplit donc de nouvelles caisses avec les charbons 13 et 2013; ces caisses
furent cuites aprés le départ de Mr Stansfield, comme on I'a dit pour le
charbon C3/2039.

(a) Coke passable, A cassure réguliére, mais se brisant trés facile-
ment par le travers. Contient des schistes visibles, et présente un
" certain nombre de points rouillés provenant de ce que le coke a été
abandonné pendant un certain temps. '
(b) Semblable & C3/13 (2).
" (¢) -Classe’'— A.

Charbon 2013. Cet échantillon doit étre du charbon frais de méme BT
provenance que le n°® 13. En fait le charbon tout venant qui nous a été
fourni, nous a donné beaucoup plus de cendres que le charbon primitif - t
qui avait été tamisé.

Coke C3/2013. Age du charbon, moins de quinze jours.

. Charbon sec chargé, 51 liv. Cuit avec C3/13 (1).

“(a) Coke passable, mais trés friable, ce qui provient probable-
ment de la quantité de schistes présents. Contient aussi des points
rouillés dfis A ce que le coke a été abandonné humide. La cassure
primitive dans la caisse est trés régulitre. Coke trés. peu différent
“de C3/13; trés légérement plus fragxle et plus schisteux, mais peut-étre
plus brillant.

(b) Comme le coke C3/13, mais se cassant plus facilement. .
(¢) Classe.— A. Légérement moins bon que C3/13, A cause de
sa friabilité dfe a la présence de schistes.

|
f
|

‘Charbon 12. Houillére n° 3, mines Sydney, N.-E. ' ||
i
|
1

Coke C3/12 Age du charbon, moins de 17 mois. 3. :
Charbon sec chargé, 52 liv. Eau dans le charbon chargé 8-29%,.
Mis au four le 26 j janv.

(a) La caisse a été fortement &crasée dans le four. Coke noir .

et friable, pas trés aggloméré au sommet, mais bon coke au fond. Ce ‘ i

- serait un meilleur coke que le C3/2012 ou que celui qu'on pourrait :
faire couramment avec du charbon provenant de la mine directement. ;

(b) Comme le coke correspondant Otto-Hoffman Cl/ 12, peut-gtre - {
légérement plus dur. .. ;

(c) Pas aussi bon que C/12, qui a été classé + B. ‘;

" Charbon 2012. Charbon menu de la houillére n° 3, mines de Sydney, '
N.-E. (Voir note du charbon 2013.) . ' H
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Coke C3/2012 Agedu charbon, moins de quinze jours. . -
Charbon sec chargé, 50 liv. Eau dans le charbon chargé, 7- 2%

_ Cuit avec C3/12.

(a) La caisse fut mise trop prés de l'extrémité du four et fut
_trés brlilée. Le coke est noir et se casse facilement en petits morceaux.
-1l est trop tendre pour pouvoir s’utiliser seul dans les hauts fourneaux. .

(b) . Comme C1/12 et C3/12, mais plus fragile et donne plus de

poussier; contient: beaucoup de schistes visibles.

() Classe B. Trés friable.

Charbon 10. Canada Coals & Ry Co., houillére Joggins, N.-E.
- Coke C3/10. Age du charbon, moins de 21 mois. }.

Charbon sec chargé, 51 liv. -Eau dans le charbon chargé 6- 8%.

-Mis au four le 25 janv., et cuit pendant 50 heures.
(@) Coke d’une couleur grise; atteint A peine la bonne cuisson. )
Beaucoup de matériaux désagrégés au sommet. - L'ensemble est trés
fragile. Beaucoup de schistes apparents et un peu de soufre. Si le

 un coke industriel.

charbon était débarrassé de ses sohlstes par laVage il pourrait donner

L4

(b) Coke sale et tendre; pas de cassure régulxére donne beau-

coup de poussier.
(c) Classe B. Atteinta peme les quahtés requxses pour les cokes
de I'est; mais serait accepté dans 'ouest.

" Charbon 3010. Echantillon frais de charbon semblable 3 10

Coke C3/3010. Age du charbon, moins de un mois.

.Charbon sec chargé, 52 liv. Eau dans Ie charbon "chargé, 6-8%.
Cuit avec C3/10.

(a) Une partie du coke est bonne, mais beaucoup de coke trés -

- noir ou gris terne. - Moins de schiste apparent que dans C3/10 Coke
industriel, mais médiocre.
(b) Charbon noir terne, plus dur et moins pou551éreux Que C3/ 10.
(c) Classe + B. Plus foncé que C3/10, mais plus dur et moins
friable.

Charbon 11, G.-H. ng, mine ng, Minto, N -B.
Coke C3/11. Age du charbon, moins de 21 mois. 3.
Charbon sec chargé 57 liv. . Eau dans le charbon chargé, 7 3%.
. (@) La caisse a été endommagée dans le four, et la caisse brisée
. . ne contenait qu’un fragment de coke, ayant d'ailleurs bon aspect.
(b) Coke dur sans cassures régulidres. Il n'y eut pas assez
de coke pour les essais physiques. . : '
i (c) Coke dur et lourd.

Coke 48. Leitch Collieries, Ltd., couche n° 1 ou Byron, Passburg, Alta
Coke C3/48. Age du charbon, moins de 5 mois }.

)
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Charbon sec chargé 56 hv Eau dans le charbon chargé, 6 5%
Mis au four le 27 j janv.
(a) Lacaisse futsans doute enfournée sans dessus dessous. Assez
bon coke commercial. La couche extérieure était trés brillante sur 3" &
- 4" d’épaisseur. L’intérieur était nettement terne. o
(b) Comme le coke correspondant Otto-Hoffman, mals légére-
ment plus fragile.
Charbon 32. Hillcrest Coal & Coke Co., Hlllcrest Alta.
 Coke C3/32. Age du charbon, moins de 8 mois.
Charbon sec chargé, 55 liv. 3. Eau dans le charbon chargé 6 9%

‘Mis‘au four le 26 janv.

(@) Coke industriel passable, mais trés schisteux et A cassure
. irréguliére. Au premier abord, il semblait devoir sortir d’une seule
" piéce de la caisse; en fait il fut difficile de I’avoir et il se cassa en menus -
morceaux. ,

- (b) Comme le coke correspondant Otto—Hoﬂ'man

" Charbon 33» West Canadian Collieries Co., couche n° 1, houlllére

" Bellevue, Alta.

Coke C3/33. Agedu charbon, moins de 8 mois. v
Charbon sec chargé, 49 liv. Eau dans le charbon chargé 6-6%.
Mis au four le 26 janv.
(a) Bloc solide de coke, sauf une fente darxs le milieu; pas de
* clivage régulier; trés dur 3 sortir de la caisse. Coke assez bon, dans
“lequel les schistes et morceaux de charbon non fondus sont solidement
enchissés. Plus aggloméré en bas qu'en haut.
(b) Pas aussi bon que le coke co'rrespondant Otto-Hoffman;
semblable mais pas aussi dur.

Charbon 28. West Canadian Colhenes Co., couche Ne 1, houxllére

Lille, Alta.

‘Coke C3/28. Age du charbon, moins de 8 mois. _

Charbon sec chargé, 58 liv. Eau dans le charbon chargé 8. 5%
MIS au four le 27 j janv.

(@) La caisse s’écrasa dans le four; le coke est trés sain et n'a
qu'une fissure transversale; pas de clivage régulier. ~Trés difficile
sortir de la caisse. Coke trés acceptable mais pas trés bien lié.

(b) Semblable au coke correspondant Otto-Hoffman.

Charbon 30. Crowsnest Pass Co., mine n° 7, houillére Michel, C.B.
Coke C3/30. Age du charbon, moins de 8 mois. 3.
Charbon sec chargé, 54 'liv. Eau dans le charbon chargé, 5.99%,.
Mis au four le 27 janv. .
~(a) Le coke n'est pas industriel. Une trés petite partie s'est.
agglomérée; le reste est en poussiére. On n'a pas gardé d’ échantxllon
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- Charbon 29. Mine n° 8, houillére Michel, C.B..
Coke C3/29. Agedu charbon, moins de 8 mois. }.
-Charbon sec chargé, 54 hv %. Eau dans le charbon chargé 8. 2%
Mis au four le 26 janv. : :
() - Les clivages du coke montrent que la caisse ne posait pas
* horizontalement dans le four. -Le coke se fend en gros morceaux, mais
il y a-du coke en grésil au sommet. -Pas trés bon dans lensemble
Pourrait faire cependant un coke industriel.
Charbon 26. Crowsnest Pass Co., mine n° 5, Coal Creek Ferme, C.B.
Coke C3/26. Age du charbon, moins de 8 mois. 3. -
Charbon sec chargé, 54 liv. 3. Eau dans le charbon chargé 10 3%.
Mis au four le 25 janv. et cuit pendant 50 heures. .
(@) Légérement disloqué au sommet; par ailleurs coke bon et
. dur du haut en bas. Coke lourd, avec trés peu de vides entre les
morceaux; un peu de schiste apparent. _
_ (b) Se casse plutdt facilement mais en donnant trés peu de pous-
sier. . En général ressemble au coke correspondant Otto-Hoffman.

‘ Charbon 18. Western Fuel Co., couche supérleure mine n° 1, Nanaimo,

C.B
~ Coke C3/18. Age du charbon, moins de 9 mois. .
Charbon sec chargé, 52 liv. Eau dans le charbon chargé, 8. 0%.
Mis au four le 27 janv.
V (@) Le coke ne convient pas A lindustrie. Le charbon s'est cokéifié
sur les c6tés et au fond, mals généralement sous forme de poussiére
séche sentant la chaux

Charbon 21 M. We]hngton Colhery Co., Cumberland C B., couche
inférieure, mines 4 et 7, houillére Comox..
Coke C3/21M. Age du charbon, moins de 8 mois. }.
Charbon sec chargé, 53 liv.- Eau dans le charbon chargé 7 6%
Mis au four le 26 janv.
(a) Trés dur dans la caisse. Coke mdustnel médiocre, chVage
assez régulier, lourd et dur, mais trés sale. *
(b) Trés analogue au coke correspondant Otto-Hoﬂman, mais
légérement moins compact dans les parties les plus dures;

Charbon Ex. 232. White Pass & Yukon Ry. Co., couche moyenne,
Tantalus, Territoire du Yukon. Le charbon avait été lavé.
~ Coke C3/Ex. 232. Age du charbon, moins de 7 mois. 3.
_ Charbon sec chargé, 50} liv. Eau dans le charbon chargé, 16 49,
Mis au four le 23 jan. .
~ (a) Matiére siche et s'émiettant comme du mortier; sans
valeur commerciale. ~ '
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ESSAIS DE COKEIFICATION DANS LES FOURS BERNARD DE LA WEST CANADIAN
COLLIERIES CO., A LILLE, JUILLET ET A00T 1909.

Seize caisses de charbon furent cuites & Lille; huit dans un four et

huit dans un autre. Le chargement se fit le 3 aofit et la cuisson dura pen-

..dant 48 heures. Les fours cuirent en méme temps du charbon tout venant
mais lavé provenant de Ia houillére de Lille. -

Essais préllminalre—(}omparaison des cokes en four ouvert et en caisse

Coke de caisse C120. On traita comme d’habitude une caisse de char-
bon tout venant lavé et humide, prOVenant de la houillére de Lille, et
identique A celui qu'on traitait en ce moment dans les fours. Poids du
charbon humide, 47 liv. Rendement en coke sec a partlr du charbon
humide, 70-49.

(b) Clivage régulier, faible retrait, bonne - apparence; coke
compact ne donnant pas beaucoup de menu en se cdssant.
(c) Classe A. '

Coke de four ouvert, C121. Un échantxllon de coke a été prélevé dans -
les deux fours dans lesquels on avait chargé les deux caisses.
(b) Le coke semble contenir légérement moins de schiste que le
coke des caisses; par ailleurs tout a fait semblab]e couleur pas trés
bonne.
(c) Classe A.

Essais finaux de cokéification de charbons normaux. 3

Charbon 2048. Leitch Collieries, Ltd., couche n°® 1, ou Byron, Pass-
burg, Alta. .
. Coke C4/2048 Age du charbon, moins de qumze jours.
Charbon sec chargé, 51 liv. . Eau dans le charbon chargé, 8- 3%
(a et b) Faible retrait; pas de cassure réguliére; donne du pous-
sier en se cassant; un peu de schiste visible, -
(c) Classe + B, :

Charbon 2032. Hillcrest Coal & Coke Co., houillére Hlllcrat Alta,
Coke C4/2032. Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 50 liv. . Eau dans le charbon chargé, 10%,.
(a et b) Faible retrait; trés peu fissuré; cassure irrégulidre;
- donne du poussier quand on le casse. Coke asséz dur; contient du

schiste visible.
{(c) Classe — A. :
Charbon 2033. West Canadian Colhenes Co., couche n° 1, houxllére
Bellevue, Alta.

) Coke C4/2033 Age du charbon, moins de quinze jours.
" Charbon sec chargé, 51 liv. Eau dans le charbon chargé, 9-2%.

-
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(a et b) Faible retrait; pas de cassure régulidre; donne du pous-
" sier en se cassant. Coke assez compact et assez solide. -
{c) Classe + B. :

Charbon 2028 West Canadlan Colllenes Co., couche n° 1 hounllére
de Lllle, Alta., ‘
Coke C4/2028. ‘Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 49 liv. Eau dans le charbon chargé, 10-5%,.
(a et b) Retrait suffisant et cassure assez bonne. Le coke est
friable et donne, par suite, du menu. Contient du schiste visible.
(c) Classe + B. ’

‘ Charbon 2034. Internatlonal Coal and Coke Co couche n° 2, houll- '
" lére Denison, Coleman, Alta. : - \ :
Coke C4/2034. Age du charbon, moins de quinze jours. _

Charbon sec chargé, 56 liv. _Eau dans le charbon chargé, 9:7%,.

( et b) Faible retralt cassure irréguliére; trés dur 3 sortir
dela calsse, fait beaucoup de poussier et contient beaucoup de schiste
vxsnble _

() Classe:— B. -

Charbon 2034,SP. Couche n° 4, houillére Denison, Coleman, Alta.
~ Coke C4/2034 SP. Agedu charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 50 liv. 3. Eau dans le charbon chargg, 9-2%.
_ (a et b) - Léger retrait; - pas de cassure réguhére, difficile & sortir
- de la boite, beaucoup de schiste visible.
(c) Classe B..

) Charbon 2031. Crowsnest Pass Coal Co., mine n° 3, hou111ére Michel,
C.B.
’ . Coke C4/2031. Age du charbon, moins de quinze Jours
Charbon sec chargé, 50 liv. Eau dans le charbon chargé, 8- 8%
. (a et b). Faible retrait; cassure assez réguhére, bon coke, sain
" jusqu'en haut et ne donnant pas beaucoup de poussier. -
(c) Classe A. o

Charbon 2029. Mme n° 8, houlllére MlcheI C.B. )
Coke C4/2029. Age du charbon, moins de quinze jours.
*-Charbon sec chargé, 51 liv. Eau dans le charbon chargé, 12.39%,.
{a et b) Coke dur et lourd, sain jusqu'en haut de la caisse;
retrait acceptable bonne cassure; dur 3 casser; ne ‘donne pas beau- .
~ coup de poussier.
: (c) -Classe A. . '
Charbon 51, Mmes Hosmer, Ltd couche sud ne 2, Hosmer, C.B.
. Coke C4/51. Age du charbon, moins de quinze jours.
' Charbon sec chargé, 51 liv. Eau dans le charbon chargé, 8. 0%.
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(a et b) Coke trés peu résistant, sans cassure réguliére, donne
~une grande quantité de poussier et contient beaucoup de matériaux
" schisteux ou de charbon non fondu.

(¢) Classe + C.

Charbon 52. Couche sud n° 6, Hosmer, C.B.

Coke C4/52. Age du charbon, moins de quinze jours..

Charbon sec chargé, 48 liv. . Eau dans le charbon, chargé, 7-2%,.
‘ (a et b) Bon coke industriel, ne donnant pas beaucoup de pous-

sier en se brisant; clivage régulier; retraxt faible; couleur bonne,
sauf au centre. |

(c) Classe A. - : )
Charbon 53. Couche sud n° 8 Hosmer, C.B.
Coke C4/53. Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 46 liv. Eau dans le charbon chargé, 12-8%,.

(a et b) Coke d’un trds joli aspect, 3 cassure réguliére, se débi-
‘tant assez facilement, le long des plans de cassure, en petits morceaux;
donne trés peu de poussier. Présente des marques assez curieuses
sous formes d’anneaux circulaires concentriques.

7 (c¢) Classe A. ‘
Charbon 2027. Crowsnest Pass Coal Co., mine n° 2, Coal Creek

Fernie, C.B.
' Coke C4/2027. Age du charbon, moins de quinze jours.
* - Charbon sec chargé, 50 liv. Eau dans le charbon chargé, 10-3%,. .

(aetb) Coke d'un bel aspect mais fnable, léger retralt donne |
beaucoup de poussier. _ : !

_ (c) Classe B. . !
Charbon 2026. Mine n° 5, Coal Creek, Fernie, C.B. )
- Coke C4/2026. Age du charbon, moins de quinze jours.
. Charbon sec chargé, 50 liv. Eau dans le charbon chargé, 8-8%.

(a et b) Coke lourd et d'un” bel aspect; retrait acceptable ‘
cassure régulidre; sain jusqu'en haut; ne donne pas beaucoup de
poussxer, porte des traces légéres d’anneaux concentrlques, présente
aussi des schistes visibles.

'

. (c¢) Classe — A. ,
Charbon 2020. Wellington Colliery Co., couche Wellmgton hounllére
Extension, C.B. . i

- Coke C4/2020. Age du charbon, moins de 4 mois.
Charbon sec chargé, 43 liv. "Eau dans le charbon chargé, 9- 8%
(a et b)' Coke passable; se casse assez bien sans donner beaucoup
de poussier. - . : N
(¢) Classe — A. - 7. . ’ ’
Charbon 2018. Western Fuel Co., couche supérleure, mine n° 1,
Nanaimo, C.B.- ' ~ :

’
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Coke C4/2018. Age du charbon, moins de 4 mois
~ Charbon sec chargé, 44 liv.- Eau dans le charbon chargé, 8- 5%.
' (a et b) Retrait considérable; assez bons clivages; trés friable,
surtout en haut. .Sent la chaux et présente des “enduits blancs.”
() Classe B. . - : - g

ESSAIS DE COKEIFICATION FAITS DANS LES FOURS A BOULANGER DE L'IN-
TERNATIONAL COAL AND COKE co., A COLEMAN ALTA, AoOT 1909,

Un des fours regut trois caisses, et 'autre trois caisses et un sac, dans
la matinée du 7 aofit. La cuisson de la charge parut étre compléte dans la
nuit du 9 au 10 aofit et on ferma les fours. Le coke fut éteint et déchargé -
le 10 aofit, 74 heures aprés l'enfournement. A ce moment les fours rece-
vaient comme chargement habituel du tout venant de la houillére Denison,
dans la proportion de 2 parties de la couche n° 4 pour une partie de la couche
- n°2. Ce charbon était trés sec, de sorte que les caisses de charbon expéri-
menté étaient également séches. Les caisses se carbonisérent A une extré-
" mité, de sorte que les surfaces de cassure normale penchaient vers I'inté-
rieur en descendant & partir du couvercle perforé.

Ess_a'is_l préliminaires—-—()ompaﬁison des cokes de four ouvert et de caisse. . -

Coke de caisse C122. Le charbon fut prélevé sur le sommet des wa-
gonnets sortant de la mine, et aussi prés que possible, sans pesée, de la
-proportion de 2 parties de la couche n° 4 pour 1 partie de la couche n° 2.
On mélangea bien les charbonsen prenant soin de casser les gros morceaux.

On en remplit une caisse qu’on fit cuire.
) (aetb) Coke lourd mais tendre, qui ne semble pas avoir complé-
tement cuit. . Fracture régulidre peu accentuée; se casse dans toutes
les directions. Un peu de schiste visible.

(¢) Classe + B.

Coke de four ouvert C123. On préleva un échantlllon de coke dans le
four qui contenait la caisse précédente On y fit les essais physiques habi-
tuels, sans toutefois prendre aucune note sur son aspect extérieur.

Essais préliminaires—,—Cokéiﬁcation ensacdu charbon.

Les fabricants de coke font généralement 'essai de leurs échantillons
de charbon en les cuisant dans une caisse ou un tonneau en bois, chargé
dans un four a coke ordinaire. On a recommandé d’employer un sac de
préférence A une caisse, dans le but de laisser les gaz s'échapper facilement.
et de maintenir le charbon intérieur exactement 3 la méme pression que -

- le charbon extérieur. Nous avons donc chargé un sac de charbon dans un
four de boulanger de Coleman, et nous avons constaté qu'il &tait en somme
trés facile de séparer le gros du coke ainsi expérimenté, de la masse du coke

- environnant, de sorte que, dans ce cas, la méthode était satisfaisante. Il

.
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est probable qu’on ne pourrait pas recueillir de cette fagon un trés mauvais
coke, et ni la méthode du sac, ni la méthode de la caisse de bois ne permettent
de déterminer le rendement en coke. -

. Essats finaux de cokéificalion des charbons normaux.

.. Charbon 2032. Hillcrest Coal & Coke Co., houillére Hillcrest, Alta.

Coke C5/2032. Age du charbon, moins de quinze jours.
Charbon sec chargé, 53 liv.

(a et b) Léger retrait, cassure passable, mais coke trés cassant
Aspect métallique en haut, mais terne au fond. Assez grande quantlté
de schiste visible. :

(c) Classe + B.
Charbon 2034 SP Couche n° 4, houillére Denison, Coleman Alta.

Coke C5/2034 SP. Age du charbon, moins de qumze jours. *
Charbon sec chargé, 55 liv.

(a'et b) Faible retrait, pas de cassure régulitre; assez grande
quantité de schiste visible; jolie couleur en haut.

(c) Classe + B.
Charbon 52. Hosmer Mines Ltd., couche sud ne 6, Hosmer, C.B..

- Coke C5/52. Age du charbon, moins de qumze ]Olll'S

Charbon sec chargé, 53 liv.

(a et b) Cassure assez régulitre; coke fortement fissuré oblique- -
ment. Pas beaucoup de poussier; belle couleur, trés peu de schiste
visible. :

(c) Classe A.

Charbon 2026. Crowsnest Pass Coal Co mine n° 5 Coal Creek,

Fernie, C.B.

Coke C5/2026. Age du charbon moins de quinze jours.
(aet b) Bon coke, d’un trés bel aspect, d'un retrait suﬂisant et
d’une cassure réguliere. Trés disloqué le long des plans de cassure.

. Sort aisément de la caisse. Se casse assez facilement en petits'morceaux

sans donner beaucoup de poussier.
(c) Classe A.

¢

Charbon 2020. Wellington Colllery Co., couche Wellington, houxllére
Extension, C.B.
Coke C5/2020. Age du charbon, moins de 4 mois.
Charbon sec chargé, 48 liv. _ -
(a et b) Retrait suffisant; cassure réguliére; se casse facilement
en pnsmes de coke brillant d’un bel aspect
“(c) Classe A.
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TEMPERATURES DU COKE DANS UN FOUR OTTO-HOFFMAN.

On a’essayé d’enregistrer les températures en différents endroits 3
* l'intérieur de la charge dans un four 3 coke Otto-Hoffman pendant toute
la durée de la cuisson. Malheureusement on n’avait pas suffisamment
prévu et su éviter les difficultés de lentreprlse, et les résultats qu'on a
obtenus sont. trop incertains pour valoir la peine d’étre publiés. Nous
donnons ci-dessous les méthodes employées et les difficultées rencontrées.

On avait percé six trous 3 travers la porte du four choisi pour les essais,
du c6té de la plateforme de déchargement. Trois de ces trous étaient 3
environ 18" I'un de I'autre, en dessous de la ligne médiane du four; les trois
autres étaient aux mémes niveaux mais prés d’un c6té de la porte. Le trou
d’observation prés du sommet fournit une septiéme ouverture par laquelle
on put introduire I'extrémité d’'un pyrométre. On perca également trois
des portes de chargement sur le sommet du four, ce qui permit de loger

trois autres pyrométres Ces dix trous étaient fermés avec de l'argile
" quand on ne s’en servait pas.

Les tubes des pyrométres étaient en nickel et fer, et avaient un diamétre
extérieur d’environ 1”. Ceux des extrémités du giteau avaient une lon-
gueur de 4 pieds et ceux du sommet du giteau, une longueur de 6 pieds.

Les essais commencérent une demi-heure aprés l'introduction d’une
nouvelle charge; on nota les températures & chaque pyromeétre, dans I'ordre,
et on répéta les lectures toutes les demi-heures jusqu'a la fin de la cuisson.
On fit, au moyen d’une barre de fer, un trou d’environ 3 pieds de long dansla
charge, en face du trou de la porte et on poussa le tube du pyrométre jus-
qu'au fond de ce trou. Quand aux tubes des portes de chargement du
sommet du four, on les fit entrer de 2” & 3” dans le haut du giteau.

Le tube pyrométrique avait toujours 3 traverser une zone plus chaude
que celle du point précis dont il fallait déterminer la température. et comme

c’était un tube métallique, la chaleur se propageait trés vite sur toute sa
" longueur et gagnait la soudure ferro-nickel de telle fagon que les tempéra-
' tures enregistrées étaient fausses. Pour obvier A cette difficulté, on ne
laissait les tubes que pendant une minute, mais si cette pratique était
satisfaisante pour les basses températures du début, elle était insuffisante
pour les. hautes températures ultérieures, et on remarqua bientét que les
‘températures enregistrées variaient suivant que l'on introduisait un tube
chaud ou froid. Comme la température continuait 4 monter avec des
vitesse variables pendant un certain temps quand on laissait le tube en
place pour une longue période, il nous sembla impossible de déterminer -
une durée de temps au bout de laquelle le galvanométre donnerait exacte-
ment la température cherchée, sans mterférence de chaleur amenée par
conduction le long du tube.
Les trous pratiqués dans la chargeen face des trous de la porte s'élargi- -
rent par oxydation et usure mécanique et prirent des formes relativement
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évasées; il arriva méme que deux trous voisins se réunirent. . On ne pouvait -

pas s’attendre A obtenir au fond de ces trous les mémes températures que
- celles qu’on aurait obtenues aux mémes endroits dans le coke compact.
Pendant les quarante-huit heures que dura la cuisson dans le four en
- observation, les lectures des pyrométres furent faites par quatre chimistes
de la Dominion Iron and Steel Co qui se relayaient A tour de role.

ANALYSES DES GAZ PROVENANT DES FOURS BERNARD
AUX MINES DE SYDNEY.

- Les gaz qui s’échappent des fours Bernard, aux mines de Sydney, et

qui proviennent du phénoméne méme de la cokéification du charbon, sont
‘mélangés avec de l'air et sont brfilés dans des carnaux autour des cornues;
les produits chauds de cette combustion sont évacués dans de larges car-
naux et servent A chauffer une batterie de chaudiéres. On a prélevé des
. échantillons de ces gaz A divers moments de la cokéification, dans I'enceinte
méme des‘fours, au-dessus des charges, en se scrvant de longs tuyaux de fer
passant par les trous de regard percés dans les portes. On a également
prélevé des échantillons de gaz dans les carnaux conduisant des fours aux
chaudiéres, et dans les carnaux évacuant les gaz A la sortie des chaudidres.
On perga pour cela cinq trous dans les carnaux. Le trou n° 1 allait dans
le carnau de la batterie n° 1, juste A la sortie de la batterie; il donnait des
gaz mélangés provenant de tous les fours. Le trou n°® 2 était placé de la
méme fagon dans la batterie n° 2. Le trou n° 3 pénétrait dans la conduite
d’arrivée des gaz A la chaudiére voisine de la batterie n® 1. Le trou n° 4
était placé de la méme fagon prés de la chaudiére voisine de la batterie
n° 2. Le troun® 5 pénétrait dans le carnau d évacuation des gaz des chau-
diéres. '

Un tuyaude fer d’environ §" de diamétre et de 20 pieds de long servait
A extraire les gaz du sommet d'un four; un tuyau plus étroit prélévait des
échantillons dans les carnaux souterrains. Le gaz était aspiré dans les
tubes, puis dans un tube de verre échantillonneur d’environ 20 c.c. de
capacité par une pompe en caoutchouc A main ou par un Jeu de deux grosses
bouteilles fonctionnant comme aspirateur; on enlevait ainsi au moins 5§
litres de gaz. Les tubes échantillonneurs de gaz avaient la forme d'une
pipette cylindrique A liquide, mais ils se rétrécissaient de chaque c6té du
bulbe, Une fois pleins du gaz A analyser, on les fermait temporairement
par des pinces A ressort placées sur les tubes de caoutchouc, on les portait
au laboratoire qui était tout.prés, et on les fermait définitivement au cha-
lumeau A la partie effilée. Ces échantillons ainsi prélevés ont été analysés
A Montréal, sur mercure, dans I'appareil 4 gaz de Bone et’ Wheeler.

"On préleva ainsi les échantillons suivants:—
v 1. 28 janvier 1909. ' Gaz du four 44 A 1.10 p.m. Le four fut dé«
chargé A 1.30 p.m. et rechargé aussitdt.

¥
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2. Gazdu four 44 3 2.10 p.m.; prise douteuse .

3.” Gaz du four 44 A 2.35 p.m.
4. Gaz du four 43 & 3.45 p.m. Ce four avait été chargé21630pm.

~ environ le jour précédent. La prise se fit avec difficulté, de la su1e étant

venue bloquer les tubes d’échantillonnage.
Gaz du four 44 4 4.10 p.m.
29 janvier 1909. Gaz du trou 12 10 30 a.m.
Gazdutrou3é.1100am : y
Gaz du trou 5 2 11.30 a.m.
.9. Gazdu trou 4 & midi..*
. 10. Gaz du trou 2 2 1.20 pm. La battene ™2 venait ]uste d’étre
rechargée complétement quand on préleva 1’échantillon.
- 11. Gazdu trou 4 4 1.40 p.m.
-13. Gazdu trou 3 4 2.20 p.m.
14. Gaz du trou 5 4 3.05 p.m.
15." Gaz du four 87 & 3.30 p.m. Ce four avait 6té chargé & 3.05

% N o

'p.m., et n’avait pas encore été luté du c6té de I'entrée d’air quand I'échan-

tillon fut prélevé.

' 16.. Gaz du four 882 3.30 pm. Ce four avait été chargé 2 3.00 p.m.
environ le jour précédent. Le vent chassait une grande quantité de gaz
par l'extrémité du four au moment ol on prélevait I'échantillon. '

17. . Gaz du four 22 4 410 p.m. Ce four avait été chargé a 10.00

a.m. ce méme jour.
Le tableau II donne l'analyse des gaz des fours, et le tableau III celle

des gaz des carnaux.

TABLEAU II

 GAZ DES FOURS.
Numéro de l'échantillon. ... .. 2 15 | 3 5|17 . 4 16 1
 FOUleueeianennes e 44 | 87 | 44 | 44 | 22 | 43 | 88 | a4
Heures écoulées aprés le charge-

"ment des fours............. 1 3 1 2% 63 211 | 243 | 47}
Hydrogéne................. 7.7 36-3}129-2127-7)42.-4)]30.0}29-8] 0.7
Méthane......... 35-0|28-0} 37-7|15-128-7| 7-8} 49| 0.2
Ethylkne......... 77| 6-9{ 3-6( 2.9{13.5( 03| 0-6[ 0-0
Oxyde de carbone. . 2:5| 7.6} 1-7) 5.5} 4.7 9-1]15-0} 5.9

" Gaz carbonique. . .. .. 391 °4.3| 34 7-6| 47| 6-4| 4-8|10:0

Oxygéne ................... 9% 841 0.4t 4.5 06| 0-0| 0-1{ 0-4f 0-3

CAZOte. ... % 34-8 1 16-5 | 19-9 | 40-6 ] 6-0 |.46-3 | 45-1 | 82-9

Gaz combustibles. .......... ‘q| 52.9 | 78-8 | 72-2 | 51-2 | 89-3 { 47.2 | 49-7 | 6-8

Pouvoxr calorifique brut— - i

’ T.U. par pied cube....... 506 | 532 | 534 304 655| 209 193 23
Pouvoxr calorifique net— .

B.T.U. par pxed cube....... 458 1 4771 4771 2721 5901 1851 173 22
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TABLEAU 111

GAZ DES CARNEAUX.
[] - B -
Numéro de I'échantillon.......| - 6 10 7 13 9 11 8 14 ¢
Numéro du trou 2 3 3 4 4 5 5 '
" Hydrogéne.................%|10-3 | 22-4 | 3.2| 0.0 7.9 [14.1| 0.0 0.0
Méthane..”................%| 13 0-4 1-2 0-0 0.7 0-0 0-0 0.0 !
Ethyléne......covvvinenes % 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0| 0.0 )
Oxyde de carbone.......... % 60| 9-2| 04} 0-0 1.2 2.5 0-0] 0.0 :
Gaz carbonique............ % 161 2-8}10-0]|10.6]12-1] 8-0| 7-3 7-0 3
Oxygene..ooeieviveecannnss % 7.3 0-0 0-2 2-3 0-1 2-0|10-8 { 11.0 ‘
Azote.....ccvenierenannens o 73.5 ]| 66-2°| 85.0 | 87-1 | 78-0 | 73-4 | 81-9 | 82.0 I
Gaz combustibles........ ... % 17-6 | 320} 4.8}] 0-0| 9-8| 16-6| 0-0| 0-0 T
Pouvoir calorifique brut— ~
B.T.U. par pied cube....... 66 106 24 0 36 54 0 0
Pouvoir calorifique net— ’ :
B.T.U. par pied cube....... 59 94 21 0 32 46 0 0

DURETE DU COKE.

Dans le rapport sur les essais de cokéification, vol. I, sixiéme partie, '
pages 254-7 il y a une discussion sur les relations qui unissent la dureté du
coke A sa qualité au point de vue des emplois; on y trouve aussi la descrip-
tion d’une méthode d’essai de dureté (dans le sens de résistance 2 la com-
pression) et d’'une méthode de calcul des résultats. .

"~ En résumé cette méthode consiste & écraser I'échantillon de fagon A
ce qu'il passe juste au tamis de 27, A enlever tout ce qui est plus petit qu’
3" et A soumettre tout ce qui est compris entre " et 1” A une pression de
4200 livres dans un cylindre d’environ 531" de diamétre. Aprés avoir laissé
agir cette pression de 200 livres par pied carré sur I'échantillon pendant
2 minutes, on passe le coke sur des tamis de }”, " et %" et on pése les di-
verses catégories obtenues. Le facteur de dureté est alors obtenu en
divisant le poids de chaque catégorie par la dimension de la maille du dernier
tamis qu'a traversé cette catégorie, et en ajoutant tous les quotients.
C’est ainsi, par exemple, qu’en prenant 500 grammes on peut obtenir 347
grammes ne passant pas le tamis de ", c’est-d-dire compris entre 3" et 17;
67 grammes compris entre 3" et ¥"; 31 grammes compris entre %" et %";
55 grammes passant 3 travers le tamis de %". Le facteur de dureté est
alors (347+1) + (67+3) + (31+%&) + (55+7&) =873 =Dureté. :

11 est évident que plus un coke est dur plus ce facteur est petit, autre-
ment dit les duretés varient plus ou moins exactement comme l'inverse
du facteur de dureté. Si on prend alors un coke comme étalon, les duretés
relatives des autres cokes seront données en divisant le facteur de dureté de
I’étalon par ceux des autres cokes. ‘Ainsi le coke pris comme étalon dans

-
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les essais du vol. I avait un facteur de 674; le coke pour lequel nous venons
de faire le calcul a donc une dureté relative de 674+-873=0.772=D,

Depuis I'époque ol fut écrit le vol. I, Stadler et d’autres & Johannes-
bourg,! Bell, Ball et d’autres plus 'récemment A l'université McGill de
Montréal, ont fait de trés intéressantes et de trés précieuses expériences,
dont il résulte que si on soumet une substance dure, telle qu'une roche,

" A deux broyages successifs, si on classe par tamisage les matériaux pro-
- venant du premier broyage en plusieurs catégories, si on broie & nouveau

ces diverses catégories et si on classe les produits nouveaux, le travail -
nécessité par le broyage est fonction des variations de grosseur des grams

7 quand on passe d'une catégorie 4 la suivante.

~ Le mémoire primitif de Stadler traite cette questlon assez compléte-
ment et recommande une série particuliére de tamis et de catégorie donnant
des proportions définies de grosseurs et par suite des unités d'énergie égale-
ment définies pour chaque. catégorie; ce. méme mémoire fait également
ressortir la possibilité de calculer 'unité de catégorie ou d’énergie qui cor-
respond A des matériaux classés sur des tamis d’autres dimensions. . Le -
travail fait plus récemment & McGill tend, d’'une fagon générale, A confirmer
ces conclusions et montre que lénergie réellement consommeée en broyant

les différentes espéces de roches A des degrés différents est proportlonnelle

dans des limites raisonnables, aux variations de grosseur.?

La consommation réelle d'énergie nécessaire A broyer une quantité
donnée de roche dépend évidemment non seulement de’la diminution de
grosseur, mais aussi de la résistance a I'écrasement de la roche considérée;
de sorte que si on veut comparer diverses roches, on doit corriger et ramener
a un méme étalon les résultats des essais faits sur une roche particuli¢re en
multipliant par un coefficient déterminé expérimentalement pour cette
roche. Ces coefficients n’ont été déterminés que pour trés peu de roches -
et de nouvelles expériences montreront, sans doute, qu'ils varient considé-
rablement avec des roches de méme nature provenant de localités diffé-
rentes. Il est extrémement probable aussi que le coefficient changera
pour chaque roche & mesure que le broyage atteindra des degrés de finesse

-tels que la structure cristalline influencera la dureté. Il y a encore beau-

coup 2 faire avant de pouvoir établir complétement la théorie du broyage
des roches et avant de la ramener définitivement & un calcul pratique,
mais, méme les expériences actuelles suffisent déja 2 montrer que la méthode
de Stadler nous donne des moyens d’une précision nouvelle, soit pour dé-
terminer la résistance d'une roche broyée A un broyage ultérieur, soit
inversement, pour calculer la quantité de travail qui a été employé pour
amener la roche d'un certain degré de finesse au degré suivant.

1 Stadler, Grading Analyses and their Applimtlona «Bulletin, Institution of Mlning and Metallurgy,
London, May 19, 1910. . .
1 Ball, Bulletm. Institution of Mining and Metallurgy. London, October, 1911.
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En revoyant la partie du rapport principal qui traite de la dureté du
coke,! il m'a semblé utile de déterminer & nouveau les coefficients de dureté
par la méthode de Stadler et de les comparer avec les chiffres de résistance
relative Set S? provenant de la méthode empirique primitivement employée.
On sortit A cet effet neuf échantillons de coke de la collection du Muséum),
on les broya suivant la méthode déja décrite, en classant sur la série de tamis
utilisés précédemment les parties moyennes des fragments broyés et en
calculant les duretés relatives S et S2. " Les unités équivalentes d’énergie

de ces divers tamis furent alors déterminées et les duretés relatives de la
substance furent calculées par la méthode de Stadler. Comme il était

difficile d’arriver théoriquement A une unité d’énergie satisfaisante pour les
matériaux au dessous de %", tous ces matériaux furent réunis en une seule
qualité dans les essais originaux; cette matiére fut alors tamisée dans cha-

" cun des 8 essais récents sur une série de sept tamis étalons, du 10 mailles
4 200 mailles, et on détermina pour chaque classe les unités d’énergie. Les
résultats de ces essais? sont exposés dans le tableau IV qui ne nécessite pas
d’autre exphcatlon ’

Ces essais montrent que le facteur de dureté relative S, tel qu'on 'avait
déterminé primitivement. n’est pas satisfaisant parce qu'il ne différencie
pas assez 'les cokes durs des cokes tendres.. D’un autre c6té, le carré de ce
facteur, ou S? est bien suffisamment voisin des chiffres donnés par les mé-

thodes d’essai plus scientifiques et plus récentes; il les suit trés exactement

dans le cas des cokes de bonne qualité commerciale. Ces deux méthodes
donnent des chiffres moins concordants pour les cokes tendres de sorte
que nous avons cru bon de faire un tableau de toute la série des essais

primitifs de broyage et de donner non seulement les duretés relatives S et’
S? qui figurent dans le sommaire, mais aussi les facteurs de Stadler calculés .

pour cette série.

Les résultats des essais orxgmaux et des nouveaux calculs auxquels
ils ont donné lieu se trouvent dans le tableau VI, qui n'a pas besoin d'ex-

plication sauf en ce qui regarde la détermination du facteur de Stadler

pour les matériaux plus petits que le tamis de %". Comme tous ces maté-
riaux avaient été rejetés aprés les essais originaux, et comme il était im-
possible d’avoir des échantillons nouveaux de la plupart des cokes, on dut
admettre un facteur. Pour cela on calcula les unités d’énergie des parties
fines de chacun des 8 charbons essayés d’aprés les chiffres de la section
centrale du tableau IV. Les résultats figurent dans le tableau V, d'ol
on peut voir que les facteurs de Stadler varient pour tous ces cokes dans
des étroites limites (entre 11.0 et 13-1), et se tiennent presqu’exactement
34 12. Ce facteur 12 fut donc adopté et utilisé dans le calcul des unités
~ d’¢énergie qui figurent dans la colonne 13 du tableau VI.

- -
1 Porter, voir vol. I, page 254.

2 Ces essais et les calculs qui les accompagnent ont &té faits sous la direction de l'auteur par Mr E-E,
Bxllmgton B.Sc.
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La section ci-dessus ne s'applique qu’d la dureté actuelle du coke.

. Dans les essais qui figurent dans le vol. I on a cru préférable de faire ‘entrer
a la fois la dureté et la porosité des cokes dans I'appréciation de leur valeur
commerciale au point de,vue physique. Les nombres obtenus en multi-
pliant le carré de la dureté relative de chaque coke (S?) par la proportion
de vides ou porosité (P) semblent avoir donné une excellente base a la
- classification commerciale des cokes. ) '
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n TABLEAU 1V . .
Essais de dureté du coke, par comparaison des facteurs de Stansfield et de Stadler, déterminés sur 8 échantillons choisis, 4 'université McGill,
. janvier-février 1912, - !
ra
i Numéro du coke........ Ci26 Ca39° Ci21 Cs2038 C2034SP. C12008 Cs2013 Ci34
)
3 ®
-1 L Q U (Y] [ (3 Q Q L @ L3 L] L] v Q Q LY L]
e |omE |, HB| 4| vz . 8l *B |®.] 8] o2 [O,.] 8| % |° 2| ©v® |v ¢l B2 |5 g ©2 i° HEERE
B @ - - -~ - [ - [~ a ~ a - ] al B
28 |n8u| 85 |88) oF |eYia8l o3 [of|2f| o8 (28|38 o8 |23|28] o3 |e8|a8| 28 |e8|28| o2 |p8(28] o |ed
B3 |88 | 538 (95| 25 |55|55| 25 |83|%s| 83 |3 (25| €5 (55|9s| 85 |53|25| 25 [53|<y| €3 |93 (<y| 85 |53 -
= v - < P
= @ 3 @« 53 |8 o own Ccu | oW ° on 3] our o own el |od °© own
~ ‘ A® |&ay | &%y | A 23 278 24 1278l 24 |27) 8| 24 (27(78] 24 127\’ 29 |37 8) 24 |27 8| 24 |2
o4 1 0-83 {82-8] 414 10.69(75-4| 377 |0-62[77-4] 387 |0.64[72-4] 362 10-60|68-6| 343 |0-57|63-2| 316 |0-52|47-4] 237 |0-39[20-6| 103 |0-17 '
A7 § - 3-68 |11-6] 118 [0-43[16-0| 160 [0-59{12-4| 124 |0-46{16-4] 164 |0-60|13-6] 136 ]0-50{18-0] 180 [0-66[22.8| 228 |0-84(21-8| 218 [0-80
s’ I8 §-751 2.2 35 {0-13| 4-2 67 10-24] 4-4 70 |0-25] 4-4 70 |0-25| 7-4| 118 |0-43| 8-4[ 134 |0-48/10-8] 173 |0-62{18-2| 291 [1:05
10 Ap 8.2 2:2 0-18] 2.6 0-21 4.2 0-34] 3.9 0-32 7-1 0-58| 6.7 0-55(10-9{] - 0-89124.7 2-03
20 3 13-75 | 0-3 0-04| 0-4 0-05| 0-6 0-08] 1-0 0-14| 1.2 0-16| 1-0 0-14| 2-3{| . 0-32| 5-3 0:73
30 17-0 0-1 0-02| 0-2) 0:03| 0-3 0-05| 0-4 0-07| 0-5 0-08| 0-5 0-08] 1.2 0-20f 2-3 0-39 |
. 50 e 19-0 0-2 96 |0-04| 0-2|{ 112 [0-04] 0-3[| 165 |0-06] O-6[| 197 |0-11| O-5{| 277 {0-09| 0-7|| 293 (0-13| 1-4|{ 507 |0-27] 2-4/(10720] 46 !
70 ap 20-5 0-1 0:02| 0-1 0.02| 0-2 0-04| 0-4 0-08| 0-3 0-06f 0-5 0-10| 0-9 0-18{ 1-5 0-31 |
120 ap 22-5 0.2 0-04| 0-2 0-04| 0-2 0-04| 0-4 0:09| 0-3| 0-07| 0-6 0-13| 0-9 0-20| 1-4 0-31 1
200 an 25:0 0-1 0-02{ 0-3 0-07] 0-2 0-05] 0-3| 0-07| 0-2 0-05| 0-4 0-10} 0-6 0-15] 0:9 0-22 ~3
—200 | ap 28:0 0-2 0-05f 0-2 0-05; 0-2 0-05 0-3 0-08| 0-2 0-05| 0-5 0-14] 0-8 0-22] 1+4 0:39 Lol
, Unités d’énergie de .
Stadler—total........|....[......[1:66]....]...... 1:96[....]...... 2-06]. ceeeed2-41f .. 0000 26400 |00 .. |3°03 PN £ 2011 P AN 6-86
Résistance reiative .
(Etalon = 1.69).....|....|......]11-02]....]......]0-86....]......[0-82....]......]0:70]....]...... 0-64{....] 0000 [122.1.1 PP PPN 0-40]....]......]0-25
g Facteur de résistance...|....| 663 [....|....] 716 |....|....] 746 [....]....] 793 {....|....] 874 [....]....] 923 |....[....] 1145 | ..|....| 1684 |....
Résistance relative S : ’
’ (étalonm674)..,00.0eu}on..] 1002 ],...0....] 094 ]....]....] 0-90]....]....} O-85]....}....0 077 |]....]....} 0-73 |....]....} 0-89 |....]....] 0-40 |....
. Carrédela tance ” :
N relative——S3.,... cenadt 1004 0,000, 0-881....0.... 0:81)....'.... 0-724....1....00.501....'.... 0.531,,..'....10351....1....1 016 |..,,

NOTE:—i.e coke étalon dont il est fait mention est définl dans le vol. I, page 256. Son facteur de Stadler est de 1+69 et sa dureté relative de 674,

Si on compare ces résultats avec les essais primitifa faits il y a & peu prés 3 ans, on verra que si les échantillons conservent relatlvement le méme ordre de dureté, les-
cokes faibles ont descendu beaucoup par rapport aux cokes durs, ce qui provient sans aucun doute de la décomposition aérienne des cokes eux-mémes qui ont été exposéa ‘
sur des plateaux ouverts. Des différences de second ordre, comme celles de i'échantiilon Cs26 dans lequel la dureté semble avoir augmentée, sont dues A ce que le deuxi¢me ) -
lot d’échantillons avait ét& choisi pour une exposition, et étalt probablement un peu plus dur que la moyenne.
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TABLEAU V .
Calcul du facteur du Stad!er pour un coke passant au travers du tamis .

Numéro dut coke...voevuernns.

Cs26

. Ca39

Ci21

Ci2038

Cs2034SP.

Ci2013

ae= pour cent passant le tamis de 74”
b =somme des nombres de Stadler...,

(b x 100) + a......... Craseeeriae s teteananaenry

.42

6-2
0-71
11.5

7-3
0-96.
13-1

10-4
1.14
11-0

19.0
2-43
12-8




TABLEAU VI

73

Résultats détaillés des essais d'écrasement de coke, arrangés géographiquement par ba#sins houillers;
avec les résjstances relatives figurant dans les tableaux sommaires, vol. I, sixiéme partie; et avec les nombres
de Stadler et les unités d'énergie d'aprés des déterminations récentes.

L]
IS = = o
o g w g Nombres de 2 | 2 | Nombres
eblas ﬂ'f E:{: 23 . 2 ™ Stadler pour la gu 8 | “relatifs
63|33 | S3|Ew| BBl 5| B |8 substance g2 S | d'énergie
Igumékrg 2el2al2e| ¥ gg 81 318> 3| ¢
u o ° Ve | Bu] g5 o 5 |23 N s @l g 4
HEEHEHEHR AR A TR ET RN AR A
gl £| g|lm=|A® 8 Sl s|s5| S=|E2°| S| % |55
) @) 8 7] @ | @ | .. =} &,ﬁ ]
BASSIN HOUILLER DE SYDNEY.
C 1/50....| 302 93 39 65 1 965] 926]0-729| 0-50| 0-68 0-45 1-56] 3-19!3-00{0-53| 0-56
361 | 44 33 63| —1 886 0-60/ 0-32} 0-38] 1-51] 2-81 .
C1/36....] 382 61 25 32 0 754 754]0-894] 0-63| 0-45 0-29] 0-77] 2-14[2-14/0-80] 0-79
C1/2036..] 383 46 25 46 0 799| 774/0-870{ 0-64| 0-34| 0-29| 1-10[ 2-37(2-22]0-76| 0-76
393 S0 22 32 3 749 0-65| 0-37| 0-25] 0-77} 2-04
C1/3s....] 385 42 26 48 1 -1 803] 823(0-819| 0-64] 0-31| 0-30| 1-15| 2-40({2.49{0-67] 0-68
371 48 26 54 1 843 0-62| 0-35/ 0-30{ 1-30| 2-57
C1/2035..| 353 62 31 53 1 862 862/0-780{ 0-59| O- 0-36] 1-27] 2-68/2-68,0-61] 0-63
C 1/35 SP.| 417 341 18 30 1 709 709]0-951 0-69] 0-25! 0-21) 0-72} 1-87|1-87{0-90| 0-90
C 1/2035 393 48 21 38 0 759 753|0-895| 0-65| 0-35| 0-24] 0-91| 2-15(2-10/0-80| 0-81
SP..... 409 31 20 38 2| 748 0-68] 0-23| 0-23| 0-91| 2-05
‘ C 2é2035 301 68 43 93 | —5 | 1044} 1088/0-619] 0-50| 0-50¢ 0-49} 2-23| 3-72|3-93(0-38| 0-43
P. . 275 70 50] 107 | —2 | 1132 0-46| 0-52] 0-58} 2-57] 4-13
C1/38....| 385 67 22 29 ] =3 729 711]0-948] 0-64] 0-49| 0-25| 0-70] 2-08{1-92(0-90| 0-88
. 420 36 16 25 3 693 0-70| 0-27 0-18] 0-60] 1-75
C 1/38....] 409 37 22 32 0 725| 726{0-930| 0-68| 0-27} 0-25( 0-77| 1-97|1-98/0-86] 0-85
399 50 21 30 0 727 0-66{ 0-37 0-24| 0-72| 1-99
C 3/3s....] 392 52 22 34 0 746] 724|0-931| 0-65| 0-38 0-25| 0-82| 2-10{1-99/0-87] 0-85
417 37 17 0] -1 701 0-69| 0-27| 0-20| 0-72| 1-88 :
C 3/2038..| 382 51 25 4| -2 787} 785|0-859] 0-63| 0-38 0-29| 1-06] 2-36
381 S5 24 40 0 782 0-63| 0-40| 0-28] 0-96] 2-27(2-32({0-74] 0-73
C1/37....] 350 61 3t 57 1 880] 896]0-752] 0-58} 0-45 0-36| 1-37] 2-76/2-88|0-57| 0-59
328 76 381 60 —2} 911 0-55] 0-56] 0-44] 1-44] 2-99
C 1/2037..] 352 61 33 55| —1 872 853[0-789] 0-58] 0-45 0-38h 1-32] 2.73|2-64{0-62| 0-64
35S 68 31 46 4} 834 0-59| 0-50{ 0-36f 1-10| 255
C 1/39.... 399 44 23 35} -1 741 743/0-907] 0-66] 0-32| 0-26| 0-84] 2-08]{2-07/¢.82| 0-82
398 40 24 34 0 745 0-66 0-29 0-28| 0-82 2-05
C3/39....] 437 20 18 25 (1] 760 683{0-987| 0-73( 0-15/ 0-21] 0-60| 1-69]/1-78/0-97] 0-95
415 41 18 28| -2 695 0-69( 0-30{ 0-21] 0-67] 1-87
C 3/2039..] 397 42 22 37 2 758] 789{0-857] 0-66| 0-31} 0-25} 0-89] 2-11§2-29/0-73} 0-74
| 360 70 25 44 1 819, 0-60| 0-51] 0-29] 1-06{ 2-46
C 3/3....] 417 25 20 42| —4| 734 769|0-877] 0-69| 0-18} 0-23] 1-01] 2.-11/2-28/0-77] 0-74
377 33 25 47 | —2 ] 805 ° 0-63| 0:39] 0-29] 1-13] 2-44
C 13/13...] 367 55 26 St 1 829] 837/0-805] 0-61} O- 0-30f 1-22] 2.53/2-55]0-65! 0-66
348 | - 78 25 47 2 846 0-58| 0-57| 0-29] 1-13| 2-57
C 3/2013..] 341 59 30 69 1 928] 889]/0-760] 0-57| 0-43( 0-35} 1-66] 3-01{2-81{0-58| 0-60
372 43 29 $6 (1] 850 0-62| 0-32| 0-33] 1-34| 2-61
Ci1/12....] 312 91 39 57 1 926/ 870{0-774] 0-52| 0-67] 0-45| 1-37] 3-01|2-74/0-60{ 0-62
367} 62 26 46 | —1 813 0-61| 0-46{ 0-30| 1-10! 2-47
" C312.... 392 37 23 48 0 796| 796/0-848| 0-65] 0-27] 0-26/1-15 | 2.33{2-33]0-72{ 0-73
" C 3/2012. .| 245 | 102 59 94 [1] lle 1155/0-584| 0-41} 0-75 0-68] 2-25| 4-09{4-15/-034] 0-41 .
249 78 71 1 100 2] 1173 0-41{ 0-57| 0-82| 2-40| 4-20
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TABLEAU VI—Suite. .

b p " g @ g Nombres de 2 | & | Nombrea
ﬁ': ;E =% Em| 22 ™ Stadler pour la Su § | relatifs
E2| S| 35| En|aE| B E1ce substance Ex] 3 | denergie
Numéro | 2o | 20| 2« 51 w8 g 8> wul e
: - ducoke B2 |Ze|Ba| x| ™8 § 512 2 | °&%| & ]
. C|SE|SE|SE| o8| ym 2 |B88) b b [} 3 o vee
" - Mgl g b} te L SEl ™ SR e 1881 2]« |BEC
817E|E| 5| 20 : s |5 |Ee|E°| £ ”I5Es
: w| S ; N R P =
é o . : B ) BASSIN HOUILLER D'INVERNESS.\
HE . ) v
& . ~ C1/15....] 284 66 58 I 921{ o] 10%0 1090[0-618' 0'47| 0-49! Q-67 2-21] 3-84(3-84 0-38| 0-44
) ~ R BASSIN HOUILLER DE PICTOU,
i3 . cuyzoos.|251| 80} 63| 106| of 1175| 1175]0-575| 0-42| 0-59| 0-72| 2-54| 4:274.27 0-33] 0-40
C 1/16....} 428 { " 26 18 25 3 688| 679/0-995| 0-71} 0-19| 0-21| 0-60{ 1.-71{1-67[0-99] 1-01
s 425 37 15 20 3 671 0-71} 0-27| 0-17| 0-48| 1-63 :
» e . C 1/2016..| 431 27 18 24 0} 673] 695]0-970| 0-72] 0-20| 0-21| 0-58] 1-71/1-84{0-94] 0-92 .
400 47 29 261 —2 717 0-66f 0-35| 0-33| 0-62| 1-96
S . cit....|sor| 73| s6| 81{ —1] 1020[ 102000-661| 0-50| 0-54f 0-53| 1-94[ 3-51[3-51]0-44] 0-48
’ C 1/2002..] 408 47 17 28 0| 706 673|1-000{ 0-68| 0-35 0-20( 0-67] 1-90(1-70{1-00| 0-99
| 447 19 12 20 2 640 0-74{ 0-14| 0-14] 0-48] 1-50
C1/8.....| 442 27 12.) 17 2 635| - 639|1-054| 0-73| 0-20| O-14| O-41] 1-48(1-51]|1-11| 1-12
0 - 433 34 16 16 1 643 0-72| 0-25{ 0-18} 0-38] 1-53
C 1/2008..| 450 21 12 17 0] 620 669{1-008| 0-75| 0-15{ O-14} 0-41] 1-45/1-70{1-02| 0-99
400 51 22 27 (4] 717 . 0-66| 0-38] 0-25| 0-65| 1-94
) C 2/2008..| 387 40 27 44 2 799| ' 799|0-845} 0-64| 0-29| 0-31} 1.-06] 2-30{2-30/0-71] 0-74
R : C1/3.....] 375 69 23 32 1 764 744(0-906| 0-62| 0-51| 0-26| 0-77{ 2-16/2-04]0-82| 0-83
. .. 420 | - 23 22 33 2 724 0-70| 0-17| 0-25] 0-79| 1.91
ERE C 1/2003..1 408 41 21 28 2 718| 700|/0-961| 0-68} 0-30| 0-24| 0-67{ 1-89|1-75;0-92} 0-97
: - . 437 19 14 24 6 681 -1 0-73| 0-14[ 0-16| 0-58| 1-61 .
g v N " BASSIN HOUILLER DE SPRINGHILL.
o C1/49....] 417 43 21 21| -2 6711 671{1-005] 0-69] 0-32 0‘24' O-SCJ 1-75{1-69|1-01] 1-00
. 433 24 19 21 3 671 0-72} 0-18] 0-22{ 0-50] 1-62 o
. - ’ C1/5.....] 383 66 25 34| ~8 735 754]|0-895] 0-64] 0-49| 0-29| 0-82| 2-24|2.24]/0-80] 0-75
- 381 58 23 38 (1] 774) 0-63| 0-43] 0-26] 0-91| 2.23
C 1/2005..] 411 41 20 26 "2 7071 728{0-926| 0-68] 0-30} 0-23| 0-62] 1-63|1-94{0-86] 0-87
- 383 65 20 29 3 749 | 0-64| 0-48] 0-23| 0-70{ 2.05| .
Cc1/6.....| 380 47 31 43| ~1 798| 785/0-857] 0-63] 0-35| 0-36| 1-03| 2-37|2-32{0-73| 0-73
394 41 24 43| -2 772 .| 0-65{ 0-30{ 0-28| 1-03| 2-26
. C 1/2006..]1 410 43 21 26 0] 703|  694{0-971] 0-68| 0-32| 0-24| 0-62| 1-86/1-83]0-94| 0-92
: 4251 .31 18 27| -1 685 0:71| 0-23| 0-21| 0-65| 1-80 -
 BASSIN HOUILLER DE JOGGINS-CHIGNECTO.
cyr.....lsso| ss| 33| s6| 6| sv6 896l0-753] 0-58 o-;mI 0-38] 1-34| 2.702-70]0-57] 0-63.
. - C1/9.....| 285 | 79 45 91 0 | 1069] 1069;0-629| 0-47 0-58] 0-52| 2-18| 3-75[3-75/0-40] 0-45
- o C 3/10..,.| 334 S1 36 74 5 9721 972;0-691] 0-55| 0'38l 0-41} 1-77| 3-11}{3-11(0-48 0”54
’ C 3/3010..] 385 57 24 34 0 758 758/0-889] 0-64| 0-42{ 0-28] 0-82| 2-16[2-16[0-79] 0-78
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\ o : . - TABLEAU VI—Suite. -
3
1 X . wl & @ & Nombres de % | & | Nombres
ol Il B Ew]| 28 S| 8 Stadler pour la el 8| relatifs
. gE(s5| 55| ev( 88| 5| & [ &% substance x| S | dénergie
,~ Numéro | 85 ) =g | 22| 5| 88| 8 | < | £3 o3| & s
4 b B
dueoke |ZEIZE|ZE| %8| eS| 2| £ (85| | v | v | |2E|E] . [Sue
i < k- Q>
4 5| E| E|3e| &8 A A R M R
£ 1 @ n 7]
‘ & - w”
BASSIN HOUILLER DE CROWSNEST.
",‘ ~ C1/31....} 447 15 15 24| —1 649 658{1:023] 0-74| 0-11| 0-17| 0-58| 1-60/1-64/1-05] 1-03
g 429 34 14 23 0] 666 0-71] 0-25] 0-16| 0-55 1-67, .
C 2/31....| 336 54 40 69 1 945 951j0-709/ 0-56} 0-40f 0-46] 1-65/ 3-07(3-11}0-50 0-54
322 69 40 69 o| 956" 0-53f 0-51] 0-46] 1-65| 3-15 .
C 4/2031..{ 364 71 26 39 o} 797 0-60( 0-52f 0-30| 0-94 2-46
391 43 26 41 | -0 774} 774/0-870, 0-65| 0-32| 0-30| 0-98 2-25/2-30{0-76| 0-73
375 72 24 32| =3 750| 0-62| 0-58| 0-28| 0-77} 2-20]
C1/30....] 357 50| 35 57 1| 878] 878/0-768| 0-59{ 0-37] 0-40( 1-37] 2-73[2-73/0-59] 0-62
z C 1/29....] 367 67 25 421 -1 798| 746|0-904| 0-61{ 0-49} 0-29} 1-01j 2.40{2-13]0-82| 0-79
. 425 31 12 32 0| 694 0-71] 0-23| 0-14{ 0-77) 1-85 :
C3/29....] 406 | 20| 24| 41| 9| 790 763/0-883] 0-67| 0-15| 0-28| 0-98 2-08|2-08(0-78] 0-81
407 317 21 37| =2} 736 0-68| 0-27| 0-24] 0-89| 2-08
C4/2029..| 406 | 52} 18] 24| o 695 730{0-922| 0-67| 0-38| 0-21| 0-58] 1-84|2-01}0.85| 0-84
B 387 49 29| 35 0] 764 . 0-64] 0-36{ 0-33| 0-84| 2-17
C 4/51....] 195 | 100 74| 133 | —2 1326 0-32} 0-74| 0-85| 3-19( 5-10
187 94 74 | 146 | —1 | 1381} 1318/0-514| 0-31| 0-69| 0-85( 3-50¢ 5-35|5-14(0-26] 0-33
169 { 113 71 | 147 0| 1406 0-28| 0-83| 0-82} 3-52( 5-45
227 96 53 | 124 0| 1246 0-38 0-71} 0:61] 2-97] 4-67
C 4/52....] 369 65 25 41 0| 796 784/0-859] 0-61] 0-48| 0-29| 0-98| 2-36[2-31|0-74| 0-73
392 43 24 42 -1 772] - 0-65 0-32| 0-28] 1-01] 2-26
C 5/52....] 423 30 17 32 ) =21 696 0-70] 0-22} 0-20{ 0-77| 1-89
- -] 398 43 23 36 O} 749 728/0-927) 0-66| 0-32] 0-26; 0-86 2-10(2-01]0-86] 0-84 .
400 44 22 34 o 738 0-66{ 0-32] 0-25| 0-82| 2-05 ’
C 4/53....1 389 43 22 45 1 789] 797/0-848] 0-65] 0-32| 0-25| 1-08) 2-30|2-34/0-72| 0-72
380 | 48 25 46 1 805 0-63; 0-35| 0-29( 1-10{ 2-37
C1/27....] 426 35 13 28 | ~2 678! 669/1-008[ 0-71| 0-26} 0-15{ 0-67f 1-79|1-77|1:02{ 0-96
. 436 27 14] 28| -~5| 659 0-72| 0 20] 0-16| 0-67} 1-75
C 4/2027..| 380 | 48 29 43 0| 797 780{0-862] 0-63} 0-35f 0-33] 1.03| 2-34{2.25/0-74] 0-75
403 31 25 40 1 762 0-67f 0-23 0‘29J 0-96t 2-15
C 1/26....] 361 61 321 46 0| 831 781(0-863] 0-60 0>4(5)] 0-37| 1.1 2-52/2-22[0-74| 0-76
414 27 25 31 3| 730 0-69| 0:20{ 0-29] 0-74] 1-92
C 2/26....| 332 53 41 74 0| 963] 989]|0-631] 0-55| 0-39] 0-47] 1-78 3-19[3-31|0-46| 0-51
310 67 40 82 11| 1014 0-51} 0-49} 0-46| 1.97) 3-43
C 3/26....] 423 26 17 32 2 711 722/0-934| 0-70] 0-19| 0-20{ 0-77| 1-86/1-94]/0-87| 0-87
397 50 }. 22 31 0 733 0-66| 0-37] 0-25| 0-74 2-02
C 4/2026.. 395 51 ¢ -23 32| -1 735 0-66] 0-38| 0-26| 0-77| 2-07
.| 387 49 28 36 0| 766§ 753]0-892] 0-64] 0-36| 0-32] 0-36{ 2-18|2-14|0-80] 0-79
400 35 27 39 ~1 757 0-66| 0-26| 0-31f 0-94| 2-17
C 5/2026..| 413 34 22 31 0f 715 0-69| 0-25| 0-25| 0-74] 1.93 .
. 399 49 | 22 32| —2] 728 72110-935] 0-66| 0-36] 0-25{ 0-77| 2-04]1-98/0-87] 0-85
410 38 201 32 0{ 720 0-68} 0-28{ 0-23| 0:77] 1-96
BASSIN HOUILLER DE SIMILKAMEEN.
CI/Ex.2{410] 31 241 35| .ol 73s| ~735/0-919| 0-68{ 0-23| 0-28] 0-84] 2-03{2.03{0-84} 0-83
-C 1/Ex. 428 27 18 27 0| 683] 693]0-970] 0-71| 0-20| 0-21| 0-65| 1-77[1-80/0-94] 0-94 ~
202.....] 420 31 20 28 1 702 0-70( 0-23) 0-23] 0-67 1-83
: ( C1/Ex.3.| 292 | 94 50] 62 2| 981] 981/0-687| 0-48| 0-69] 0-58( 1-49| 3-24|3-24/0-47| 0-52

~
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TABLEAU ViI—Suite.
z .
* Y ® . @
g ] g Nombres de . = £ | Nombres
c: ‘E 'E En| 28 51 8w Stadler pour la x| & | reatifs -
sa| 83 (83| EwlBE[ 51 B |E, substance E2 | O | d'énergie
Numéro | wu| weg | » wel w8 8 S5 A I
ducoke | B8 (B2 |ES g2|v8| § | 512D g 1°5) & g
CE|SE|SE(Sg|lebk]| 81 |2 » b W18 18218 ©82
RE|RE[ME| Sl Eal ™ S Rl =] ] f 3 |88 5| . |22
gl £] g|3=|&8 & slsls|8®|E°| 8 %I8E
) 3 @
& 5 @ | @ | Sat.
BASSIN HOUILLER DE NICOLA VALLEY.
C 1/228P..| 275 93 51 81 ‘0 1055| 1055/0-639| 0'46{ 0-68} 0-59| 1-94| 3-67(3-67 0-4ll 0-46
. BASSIN HOUILLER DE NANAIMO.
C t/20....] 367 62 27 43 1 812 819/0-822 0-61] 0-46] 0-31 1-03| 2-41(|2-44]0-68] 0-69
369 52 33 46 o 825 0-61] 0-38} 0-38 1-10] 2-47
C 4y2020.| 370 63 23 44 1] 803 0-61| 0-46] 0-26 1-06]| 2-39
- 384 56 2t 39 01 770 0-64| 0-41) 0-24 0-94] 2.23
376 57 27 40 o 788 781/0-863 0-62| 0-42| 0-31) 0-96] 2-31{2-28/0-74] 0-74
376 58 27 39 (1] 785 - 0-62| 0-43| 0-31) 0-94] 2-30 -
385 49 24 42 o 783 0-64] 0-36 0-28 1-01} 2-29
398 43 21 38 o 752 0-66| 0-32| 0-24{ 0-91] 2-13
C 5,2020.| 384 60 25 321 -1 748 0-64| 0-44} 0-29] 0-77] 214 .
389 54 20 39 —~2 758| 774/0-871] 0-65| 0-40| 0-23{ 0-94| 2-22{2-29/0-76] 0-74
. 358 72 28 447 —2 815 0-60{ 0-53j 0-32| 1-06] 2-51
(V'Y ¢: RO DU RN DN RIS FFUIN P PN FIEpuns S PROes PRpoD: INUUIN JUPIS FOTun FUDEE S
C 4/2018.] 296 62 44 97 111080 0-49( 0-46| 0-51} 2-33] 3-79 i
283 86 47 84 0 | 1050| 1031/0-654] 0-47| 0-63| 0-54; 2-02! 3-66{3-40[0-43] 0-50
306 83 46 65 (1] 964 . 0-51| 0-61| 0-531 1-56] 3-21
347 55 34 65| —1 905 0-58| 0-40] 0-39| 1-56} 2-93|. N
C:i/1Mr....| 184 | 109 84 | 127 | —4 | 1323( 1323{0-508 0-31| 0-80] 0-97| 3-05| 5-13/5-13 0-26 0-33
C1/21....] 366 64 26 45 | —1 812 809/0-833| 0-61| 0-47] 0-30| 1-08| 2-46[2-43/0-69| 0-70°
. 382 44 28 47 | =1 805 0-63| 0-32} 0-32( 1-13 2-4
CI1/21M....| 391 38 31 421 ~2 780] 793|0-849] 0-65| 0-28| 0-36| 1.01 2‘37"2’39 0-72 0-71
367 65 26 45| -3 805 0-61] 0-48| 0-30; l_'os 2-47
’ C3/21M....{ 411 34 19 36 (1] 733] 1733|0-919] 0'68' 0-25! 0-22| 0-86{ 2-01]2-01{0-84] 0-84
BASSIN HOUILLER DE WHITEHORSE.
C 1/Ex. 31] 339 571 36 67 1 930| 897(0-751} 0-56 0-42| 0-41( 1-61] 3-00{2-83/0-56] 0-60
365 51 24 58 2 864 0-61| 0-38] 0-28| 1-39| 2-66
C 1/Ex. 394 50 23 34| ~1 745] 1736{0-918| 0-65| 0-37| 0-26| 0-82} 2-10{2-03(0-84) 0-83
231.....} 407 40 21 31 1 726} . 0-68] 0-29] 0-24] 0-74| 1-95
C 1/Ex.32] 304 76 44 73 3 | 1002| 1002[0-672 0-50' 0-56! 0-51} 1-75| 3.32/3-32/0-45| 0-51
C 1/Ex. 23/2364} 45 |- 40 54| -3 852 896|0-751% 0~60’ 0-33] 0-46] 1-29| 2-68(2-89)0-56] 0-59
315 80 45 61| —~1 939 0-52| 0-59] 0-52f 1-46{ 3-09
C 1/Ex. 33| 385 51 27 37 [} 769 771]0-872( 0-64] 0-38] 0-31| 0-89| 2.22{2-25/0-76| 0-75
370] 69 28 35| —2 773 0-61] 0-51| 0-32| 0-84| 2-28
C 1/Ex. 404 44 27 24 1 713] 688/0-980{ 0-67f 0-32{ 0-31| 0-58] 1-88(1-76/0-96| 0-96
. 233.....| 430} 32 16 21 1 662 ‘ 0-71| 0-24} 0-18] 0-50{ 1-63 -
COKES SPECIAUX. P
416| 33| 16 34 721] 721]0-934] 0-69] 0-24 0-18‘ 0-82] 1.931-930-87} 0-88
208] so| 16| 26] o 699 682/0-989 0-68| 0-37| 0-18| 0-62| 1-85|1-74]0-98] 0-97
a35| 25| 16] 23| 1| es5 0-72| 0-18| 0.18 0-55| 1-63
- 5
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P - TABLEAU VI—Suite.
@w
" [N * [ - ! : ; . )
g @ s Nombres de = 2 | Nombres
. o f .E Ex| B8 5] 8m Stadler pour la g-':; S | relatifs
$3| 58| 68| 8| &BY & g2 |ge substance . &% S | d'énergie
Numéro | oo | @ | 20| 5| ©8| 8 A 8> Pal e
ducoke | ZE|ZBe (Tl g>]™E 7] 5l E@s ;] 02| g m
SE|TE| o8| o3| gw| 8] 8 | B3| » oS O I o v
: LE Mg | A -3 I <% g lge| ™ 4 (4 gt S8 > - :E‘?
: g AEREE 8 ERECNI-N - IChS -0 Il
. *| & i Bl P =id
COKES SPECIAUX—Suite. - ’
C5.......| 429 26 17 29 | ~1 683  726{0-930 0-71| 0-19} 0-20| 0-70{ 1-80{2.-02{0-87] 0-84
387 52 22 40| ~1 768 0-64{ 0-38} 0-25 0-96] 2-23
o C6.......} 434 26 15 25 0 669| 680|0-991| 0-72| 0-19} 0-17| 0-60] 1-68]1-74]0-98] 0-97
- . . 425 29 18 28 0 691 0-71} 0-21] 0-21] 0-67| 1-80
-~ . C7.......} 404 40 18 27 11 745 732|0-920| 0-67| 0-29] 0-21] 0-65| 1-82[1-87|0-85| -090
411 37 21 30 1 718 0-68| 0-27| 0-24] 0-72] 1-91 ' .
C8ivee...f 406 39 |20 381 ~3 736] - 710[0-949| 0-67] 0-29} 0-23} 0-91] 2-10{1-89/0-90| 0-89
' 433 24 13 26 4 684 . 0-72| 0-18| 0-15] 0-62| 1-67
Co9.......| 381 60 24 36| —~1 764] 755]0-893| 0-63] 0-44] 0-28| 0-86] 2-21{2-14/0-80| 0-79
. | 410 32 18 39 1 746} 0-68| 0-24| 0-21| 0-94 2-007 .
C10......] 399 33 21 46 1 781] 781|0-861| 0-66] 0-24| 0-24| 1.10] 2-24{2.24 0-74] -075
’ ‘ C1l......| 367 i1 26 -39 -3 783] 747|0-903) 0-61] 0-52| 0-30| 0-94| 2-37|2-15[0-82| 0.79
"1 416 31 23 31] -1 710 : 0-69{ 0-23| 0-26| 0-74| 1-92
B : .C12......] 431 30 14 25 0 6711 * 692(0.974} 0-72 0-22| 0-16| 0-60| 1-70({1-88]0-95| 0-90
L i 398 | -58 17 32| -5 713 0-66| 0-43| 0-20| 0-77} 2-06| ’
‘i: o : "C13......4 409 36 24 31 0 724 701|/0-961| 0-68| 0-27] 0-28| 0-74{ 1-97[{1-85/0-92| 0-91
B . 432 26 15 27 0 677 0-72| 0-19] 0-17| 0-65{ 1-73
St C14......] 431 29 16 27 ) -3 669] 701/0-961| 0-72| 0-21{ 0-18} 0-65] 1-76{1-89|0-92] 0-89
. . 400 48 20 32 0 732 0-66| 0-35| 0-23| 0-77] 2-01}
C1s......} 395 44 21 37 3 762|  759(|0-888| 0-66| 0-32] 0-24] 0-89{ 2-11{2.14(0-79| 0-79
. 397 44 20 40 | —1 756] ' 0-66| 0-32} 0-23| 0-96] 2-17 . '
¥ t C16......] 419 37 20 25| -1 684| 693|0-973| 0-70| 0-27] 0-23} 0-60] 1-80/1-83|0-95] 0-92
420 33 17 30 0 701 0-70| 0-24] 0-20{ 0-72{ 1-86 -
! P o Cs81......] 303 67 43 88 1 -1 | 1039| 1039|0-649] 0-50| 0-49| 0-50| 2-11]| 3-60|3-60]0-42| 0-47
C82.....] 324 60 33 84 | -1 993 993/0-679f 0-54| 0-44| 0-38} 2-01] 3:37|3-37|0-46] 0-50
I C83......| 362 54 30 56 | —2 852 894{0-754] 0-60| 0-40] 0-35] 1-34| 2-69|2-85/0-57] 0-59
i . . 332 66 34 66 2 936 0-55} 0-49) 0-39] 1-58| 3-01
TA C 86...:...| 426 23 17 36| —2 708| 708[0-952] 0-71| 0-17| 0-20] 0-86| 1-94/1-94[/0-91| 0-87
: C87......| 360 52 31| 53 4 865 865{0-780] 0-60] 0-38| 0-36] 1-27] 2-61|2-61[0-61] 0-65
H Cs88......| 399 52 19 311 -1 725| . 727|0-928! 0-66| 0-38| 0-22| 0-74| 2-00{2-03/0-86| 0-83
; 413 32 20 37| —2 729 - 0-69| 0-24| 0-23] 0-89 2-05 -
i . C89......| 402 40 |- 22 371 ~1 745 796/0-847] 0-67| 0-29| 0-25) 0-89) 2-10|2-43[0-72] 0-70
; ! L 336 89 32 49 | =6 846 .| 0-56] 0-65! 0-37} 1-18]| 2:76] - -
: . Co97......| 378 57 22 43 0 790] 784[0-860{ 0-63| 0-42| 0-25| 1-03| 2-33[2-30/0-74] 0-73
o : B 394 39 23 44 V] 778 0-65f 0-29] 0-26| 1-06] 2-26 . .
é ) l C98......{ 380 64 27 50 | -1 836 836/0-807} 0-63} 0-47] 0-31} 1-20| 2-61(2-61{0-65| 0-65
) C113.....| 427 35 20 17 1 656 0-71} 0-26| 0-23} 0-41| 1-61
. 429 36 18 17 0 649 650(1-037] 0-71] 0-27| 0-21} 0-41} 1-60[1-61]1-08} -1-05
’ 426 39 21| 16| -2 645 . 0-71} 0-29] 0-24] 0-38] 1-62
C114.....]| 438 29 17 17 |1 —1 635 0-73] 0-21] 0-20; 0-41} 1.55
426 38 16 21} ~1 660| 654{1-030] 0-71| 0-28| 0-18} 0-50[ 1-67/1-64]1-06f 1.03
A 426 36 17 22| ~1 664 0-71} 0-27| 0-20{ 0-53|'1-71
T C 115.....] 430 25 17 31§ -3 684 0-71} 0-18| 0-20| 0-74} 1-83 '
. “420 26 17 39 | —2 724] 706|0-954] 0-70| 0-19| 0-20| 0-94{ 2-03(1-94(|0-91| 0-87
. | 417 37 14 35| -3 709 0-69| 0-27] 0-16{ 0-84j 1-96
C116.....{ 432 25 18 24| —~-1| 671 0-72} 0-18| 0-21| 0-58] 1-69| * B
- - 422 30 20 28 0 696] 674[1-000; 0-70} 0-22| 0-23| 0-67{ 1-82(1-72|1-00| 0-98
. 426 42 11 21 0 656! 0-711 0-31] 0-13| 0-50! 1-65
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“TABLEAU VI—Suite. .
@ .
o s v E m ] Nombres de -2 £ | Nombres
ut ‘__,.E ;E Ex| 23 > | e Stadler pour la E w| 8| relatifs
Numér 8|3 |83 Es 'gg 5 g |s5e substance g2 S | d'énergie.
ducoke | 32|23 |28) <8186 8| 5 |23 s 8 G
cE|ce|og(Sg|en| 8| 8 [Za] » Wl %lg (2215 T53
Rg g | & S| ga Bl g IRl "R T e 188] 5] |82
@ ﬁgg“u & “l sl 5| 5 | EB{EC| & | & [28~
8| E| & s = alala - |7 = g;,gl
COKES SPECIAUX—Suite.
c17.....1337] 48| 35 82 —2] on 0-56| 0-35| 0-40| 1-97| 3-28
: 325 | s1| 43| 79| 2| 996 979}0-689] 0-54] 0-38| 0-50| 1-89| 3-31|3-26l0.47| 0.52
35 o . 0-56| 0-35| 0-40] 1-89] 3-20
338 | 47 9] 1] 97 56/ 0-35| 0-20] 1
c118...:.0362] 47| 25{ 65| 1| 3888 0-60| 0-35| 0-29( 1-56 2-80
316 | 87| 29| 72| —4&| 945 911]1-740| 0-52| 0-64| 0-33| 1-73| 3-22|2-95]0-55] 0-57
367| 374 25} 6| 2| 899 0-61| 0-27| 0-29| 1-65| 2-82
Cc119.....]421) 33 18| 281 o] 695 - 0-70| 0-24] 0-21| 0-67 182
128 | 26| 16] 32| —2| 691 6sslo-980] 0-71] 0-19| 0-18] 0-77{ 1-85(1-81(0-96] 0-93
424 | 37) 13| 27) -1]| 679 0-70| 0-27| 0-15} 0-65| 1-77
C120...)33¢4| 80| 30| 49| —2| 857 864/0-780| 0-55| 0-65| 0-35] 1-18] 2.73[2-74]0-61] 0-62
338) 76| 36| 51| —1] 870 0-56| 0-56] 0-41) 1-22| 275
C121....0347 ] 67| 31 st| 4| 872 852J0-791] 0-58| 0-49] 0-36] 1-22| 2-65/2-57/0-63] 0-66
370) 55| 22} 511 2 831 0-61] 0-40{ 0-25| 1-22| 2-48
C122...1327| 78| 37] 63| —1] 918 0-54) 0-54| 0-43| 1-51| 3-02
1320 s1| 30 62| —1] 809 925l0-729f 0-58| 0-38| 0-45 1-49| 2-90|3-05[0-53} 0-55
330 57| 40] 715{ —2| o959 0-55| 0-42| 0-46] 1-80| 3-23
C123....[365| 64| 28| 45| —2| 811 0-61] 0-47| 0-32| 1-08] 2-48
350] 77.] 30| 44| —1| 828 811]0-830 0-58] 0-57| 0-35| 1-06| 2-56]2-45/0-69] 0-69
38t 48] 28( 42| 1| 795 0-63| 0-3s| 0-32} 1-01} 2-31
C3sD.... 409 37] 20] 35| —1] 729 729}0-925| 0-68 0-27} 0-23| 0-84] 2-02{2-02|0-86| 0-84
c 1/23M} 206 | 79| 43| 83| —1 | 1032] 1024]0-659] 0-49] 0-58| 0-50] 1-99] 3-56]3-49]0-43| 0-48
+31...f{308| 68| 42 80| 2} 1015 0-51| 0-50} 0-48{ 1-92] 3-41
c 1/23M} 260 | 75| 43 ] 121 ) 1} 1195] 1159/0-582] 0-43| 0-55| 0-50| 2-90| 4-38]4-22|0-34| 0-40 .
+26...f 268 | 86} 44| 103| —1] 1122 0-44| 0-63| 0-51( 2-47| 4-05
S— 1/23M
S.Co..] 242 ] 87| 55| 115| 1| 1209] 1209)0-558] 0-40| 0-64 0-63{ 2.76} 4-43|4-43[0-31] 0.38
C 1/25 +|
eee-1 2061 73] 46| 82| 3! toa2] t042[0-645| 0-49| 0-54] 0-53| 1-97| 3-533-53/0-42] 0-48
C 1/40A+ .
1..... 324 | 47! 390! 90l ol 1023 1023l0-659] 0-54l 0-35| 0.45( 2-16! 3-50l3-50l0-43| 0-48
,
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APPENDICE V.
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TABLEAU VII I
ANALYSES MOYENNES DES ECHANTILLONS NORMAUX DE CHARBON PROVENANT DES BASSINS HOUILLERS ETUDIES

o

Sydney, : Springhill,] Joggins, | Grand . : : : ' : : | Nanaimo, | Alert White
) comtédu | Comté Pictou, | comté de |Chignecto,! : Lake, Souris, - Fd- Belly Frank- Crows- . Ca:mde Simil- Nicola Comox, Bay, Horze, .
1. Bassxn homller. PP G AP Cap - d'In- comté de | Cumber- | comté de comxé de Sask. monton, |  River, { Blairmore,| nest,  |. Alta - | kameen, | Valley, ile Van- | fle Van-{| Territoire -
L ) : ) . Breton, verness,” | Pictou, land, Cumber- | Queens, Alta. Alta. Ala. C.B.- s, . B. couver, couver, u
g - . - N.-E. tand, N.-E. -B. .-B. C.-B. Yukon. -
2. Nombre d'échantillons compris dans la moyenne. 9 2 6: 3 3 1 2 3 3 ) 8 4 f 3 2 S 1 3
~  Humidité dans le charbon R DR R ' ' . Cid
3. Humiditétotale...cvoeuennrens RN 4 3.7 - 7-0 24 2.6 2:9 1.3 29-7 229 8.8 1.9 2.3 1.5 26 3.7 2-1 70 feoeeinaes
4, Humidité résiduclle aprés scchageélalr G 2:6 5.3 1-7 2.1 2:2 0-9 18-1 190 7-8 0-8 - 09 © 07 . 3.1 1.5 NP P
Analyse rationelle du charbon sec : -

5. Caibone fixe (CF) par différence............. Tol - 56-3 49. 57-5 59.0 46- 53-4 43-1 49.6 47-2 568 64-2 71-6 $3.2 47-2 52:3 42.7 56-0

6. Matiéres volatiles (MV)......:......0....... % 36-4 38-5 29:6 330 37-8 32-2 44-5 40-3 34.5 26-3 24:6 1447 32.7 39-1 36-5 343 265

7. CendreS.seere e ieninnnnenarennanisnnnan 7 7-3 125 12.9 8-0 15-8 - 14-4 124 10-1 18-3 16-9 11-2 1347 14.1 13.7 11-2 23:0 17

Analyvse élémentaire du charbon sec - . . : :

8. Carbone (C)....cvieineniiidinnnnainnes %% 715-8 65-4 73-0 76-6 64-8 70-3 58.7 64-6 61-9 70-7 76-8 | 76-6 70-4 68-3 23 [.......... 70-4
9. Hydrogéne (€5 5 2 e % 51 4.5 4.5 4.9 4.4 4.6 4.6 4.5 4.6 4.2 4.5 3.7 4.5 5-0 46 |..ieeen... 4.2
10. LT 1 £ YA P % 2.9 6-9 1.2 1-5 6-2 5-8 0-6 0-4 1-1 0-6 C-5 0:6 1.9 0-8 0-9 ........ . 0-5
11, Azote.. ... . oteeeeiriiiincnscennssnnnnses 0 1-4 0-9 1.9 . 1-6 1.2 -0-6 1.0 1.3 1-6 1-0 1.2 11 |oeeai.... 1.6 1-1 N 0-8
12. Oxygéne, par difiérence.............. .. ... % 7.5 9.8 6-5 7-4 7-6 4-3 22.7 19-1 12.5 6-6 5-8 43 leeeee..... 10-6 99 liiieivnens 7-6

Pouvoir calorifique du charbon sec : : -
13. Pardétermination..........cc.vevieeacanns call . 7590 - 6650 7210 7510 6590 7160 5650 6110 6030 63830 - 7440 210 f......... 6620 7150 6170 6600
14, L e ierieteriaaneane B.T.U.| 13660 11960 12970 13520 11860 12890 10170 110C0 10850 12300 13400 13080 - .......... 11920 12870 11100 11800
15. » R K calcule avec cendres enlevée~ . : o gt :
) ‘ s - cal.j i 8190 7600 8280 8170 7830 8360 6460 6800 7400 8220 8380 8420 . l.......... 7670 8050 8010 8000
16. Par calcul d". aprcs l analyse rationelle...... cal.{ - 7620 6580 7180 7580 6590 7220 5350 5930 6070 6890 7520 7290 crececas 6830 010 ciecacedes 6810
17. Rapport CF/MV ............................. 1-55 1-27 1-94° - 1479 1.23 1-66 0-97 1.23 1.37 2.16 2-61 4.-87 - 1.62 1.21 1:43 1-24 2.12-
- 18. Rapport C/H .............. PP Cheeereees .4 '14:9 14-5 16-2 - 15-6 14.7 15-3 12-8 14-3 13-§ 16-8 17.1 20-? 156 13-6 teeesidess]  16-8

i
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. o APPENDICE V. \
TRAVAUX AU LABORATOIRE DE CHIMIE,
PAR

EDGAR STANSFIELD.
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Analyses moyennes des échantillons de charbons normaux des bassins houillers
exammés

Dans le but de montrer clau'ement quel type de charbor; donne chacun -

des bassins houillers examinés, nous avons dressé le tableau VII qui donne
une analyse moyenne pour chaque bassin. Ces moyennes ne comprennent
que les échantillons normaux; si nous avions procédé autrement nous
aurions donné une importance injustifiée aux veines ou aux houilléres dans

lesquelles il avait été prélevé plus d’un échantillon. Les chiffres d’humidité-

- proviennent, par contre, de I'échantillon pris 2 I3 mine,

Classification des charbons.

Les tableaux VIII, IX et X donnent, pour tous les charbons normaux

+étudiés, les chiffres de rapports les plus généralement employés dans les

bonnes classifications, ainsi que les pouvoirs calonﬁques déterminés sur les
charbons secs.

La premlére colonne donne le numéro du charbon.

La deuxiéme colonne donne le pouvoir calorifique du charbon sec en
calories par gramme, tel qu'il a été déterminé 2 la bombe calorimétrique
F. Kohler.

- La troisitme colonne donne le rapport du carbone i I'hydrogéne
dans le charbon sec, calculé d’aprés I'analyse élémentaire faite sur le char-
bon sec.

La quatriéme colonne donne le rapport du carbone a l’hydrogéne dans
un charbon séché A I'air; ce rapport est calculé d’aprés I'analyse élémen-
taire du charbon sec, en tenant compte de I'hydrogéne et de I'oxygéne
contenu dans I'’humidité résiduelle (la détermination de I'’humidité fut

" faite sur.l’échantillon pris A la mine) M.-R. Campbell! recommande le

rapport carbone A hydrogéne comme base excellente de classification des
charbons. Ses analyses ont été faites sur des échantillons séchés 3 I'air,
tandis que les nbtres portent sur des échantillons secs. Ces tableaux
montrent les différences qui en résultent dans les rapports C-H.

1U.S. Geol. Survey Prof. Paper 48 (1906). pp. 156-173,

-

i g 8 A e 5 o
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La cinquidme oolonne donne le rapport combustible bien connu,

C’est-3-dire le rapport carbone fixe divisé par'matiéres volatiles. C'est
_une classification qui dépend de I'analyse rationelle du charbon et qui
“n’est évidemment pas affectée par la quantité d’humidité de I'échantillon.

La sixiéme colonne donne un rapport suggéré par D.-B. Dowling.!

. Ce rapport est représenté par carbone fixe plus ¥ matiéres volatiles divisé

‘par humidité plus ¥ matiéres volatiles, les analyses correspondantes étant

faites sur I'échantillon séché A l'air. Actuellement les analyses ont été
faites sur I'échantillon sec et ramené A ’échantillon séché i I'air en tenant
compte de lhurmdlté trouvée dans I'échantillon humide de la mine séché

a lair.’

La septléme colonne (qu1 mangque dans le tableau X) donne le rapport
carbone divisé par oxygéne plus cendres, employé par D. White? Il
est bon de remarquer que si, comme nous 'avons montré ailleurs, 'oxygéne
et les cendres ne sont dans une analyse de charbon que des termes conven-
tionnels, et ne faisant que se rapprocher des éléments constitutifs définis
du charbon primitif, 'ensemble oxygéne plus cendres a une valeur et une
signification bien définies; c’est la partie du charbon qui n’est ni carbone,
ni hydrogéne, ni azote, ni soufre.

Le tableau VIII donne une classification des charbons d’aprés leur
répartition géographique et leurs bassins houillers respectifs. Dans le
tableau IX les charbons sont classés d’aprés leur pouvoir calorifique;
si on veut comparer avec le rapport de Dowling, il aurait été sans doute
préférable de recalculer le pouvoir calorifique en ramenant 3 1'échantillon.
séché A I'air. . Dans le tableau X les charbons sont classés d’aprés le rapport
du carbone 4 I’hydrogéne dans le charbon sec.

TABLEAU VIII
CLASSIFICATION DES CHARBONS

Charbons classés d’aprés leur dlstnbutxon géographlque

: C/H Rapport

Bassin houiller. .| Char- | Pouv, C/H séché | Rapport] de C/O+
o . | bon n° | cal sec - | 4 l'air. [combust.] Dowling| cendres.

Sydney, N-E.........] 36 | 7700 | 15.3 | 14.5 1-58 | - 3.6 5.4

. ) 35 7780 14.8 14-3 1-44 3.6 6-1

35SP. 7800 14.8 14-3 1.70 | 4-0 6-1

38 7780 15-4 14-8 1.74 4.0 |- 6-1

37 7290 14-9 14-3 1.53 3.6 4.0

39 . 7660 14.9 . 13-8 1-53 3.4 5.6

13 7650 14-8 14-0 1.48 3-5 49

12 7600 - 14.7 13.5 1.39 3-1 4.7

1 Rapport n° 1035a de la Commission géologique du Ministere des Mines du Canada, p. 43. Vo
le Canadian Mining Journal, vol. XX1X, p. 143, 1908.
3 P. 8, etc., Bulletin 382, U.S. Geol. Survey. : ’ B
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- | TABLEAU VIII—Suite
, e C/H Rapport|
Bassin houiller Char- | Pouv. C/H séché |Rapport de -C/O +
] bon n° cal. " sec A l'air |combust.| Dowling{ cendres .
‘Inverness, N.-E.......| 14 6750 | 14-0 | 11.8 | 1-24 2.5 32
15 6540 | 15-1 | 13.9 | 1-30 3.1 2.7
Pictou, N.-E......... 4 6680 16-2 15.3 1-57 3.7 2.7
S 16 7350 | 16-1 | 15.4 | 1-66 3.9 3.9
1 6990 | 15.8 | ...... 1-86 {........ 3.4
2 7320 | 16-5 | 15-8 | 1.85 4.2 4.1
8 7700 { 16-5 | 15.9 | 2.49 5.3 5.1
, 3 7200 | 169 | 16-4 | 2-46 5.4 3.9
Springhill, N-E.......| § 7430 15-3 | . 14.7 1-81 | 4-1 4-4
S 1 6 7220 | 159 | 15-0 |.1.64 3.8 3.9
_ 49 7780 | 16-0 }|........] 190 J........| 7-8
oggins-Chignecto ’
I Nt 1 6750 | 13-8 | 12-8 | 1.11 2-8 3.1
9 6570 | 14.7 | 13.7 | 1.37 3.2 2.8
10 6440 | 15.5 | 15.2 { 1.22 3.3 2.5
Grand Lake, N.-B...| 11 7160 | 15-3 | 15-0 | 1-66 4-1 3-8
Souris, Sask.....c..:.| 40 5940 | 12-5 8.2 | 0-88 1-5 1-8
, - 41 5360 | 13-4 8.2 | 1.08 1-5 1-6
Edmonton, Alta...... 46 5960 14-0 9.0 | 1:16 1:6 2-0
, 42 6060 | 14-2 9.1 | 1.36 1.7 2:3
45 6310 | 146 9.1 1-19 1-6 2.3
Riviére Belly, Alta....| 43 6130 | 13.7 | 10-4 | 1.39 2.2 2.3
. 44 6510 | 136 | 11.4 | 1.37 2-6 2.5
47 5450 | 13-4 | 12-1 | 1.33 2.9 1.4
Frank-Blairmore, :
Afa..ecveeeennnnn. 48 6800 | 15-9 | 15.7 | 2-04 4.7 2.9
32 6920 | 16.7 | 16-2 | 1.89 4.4 3.0
33 6880 | 166 | 166 | 2-06 5.1 3.2
28 6930 | 16-9 | 166 | 2-3¢ | 5.3 3.1
34 6510 | 171 | 16-8 | 2-19 5-1 2:6
34SP, | 6960 | 169 | 16-6 | 2-51 5.7 |- 3.4
Crowsnest, C.B....... 31 7370 | 17.5 | 17.4 | 2.53 5-9 41
30 7420 | 17.0 | 16-8 | 2-90 6-4 4.4
29 7490 | 16-9 | 16-5 | 2-72 5.9 4.4
- 51 7060 | 17.7 | 17.3 | 2.98 }........ 3.9
52 7270 | 169 | 16-4 | 2.42 {........ 4.3
53 7770 | 15-6 | .15-2 | 2-30 |........ 6-1
27 7680 | 18-0 |. 17.5 | .2.46 5.4 5.4
26 7490 | 17.5 | 17-3 | 2.72 62 |- 46
Cascade, Alta........| 25 7340 | 19-6 | 19-1 | 4-10 8:3 3.9
23 7400 | 22.0 | 21.7 | 6-44 | 12.7 5.2
23SP. | 7040 | 20.6 | 20-3 | 5-68 | 11-4 4.0
23M. | 7270 | 213 |........ 5:8 |........ 4.2
24 7280 | 20.6 | 20-1 | 4.01 8.2 4.1
Similkameen, C.B.....| Ex. 1 ceees.] 14-9 14-2 1-60 |........1. cereenn
: Ex.2 |..ocu... 15-9 | 15.4 | 165 [............ e
Ex.3 l........ 161 | 14.9 1 161 | o i
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TABLEAU VIII-—Sujte ‘
! . . : CiH ~ |Rapport
Bassin houiller Char- | Pouv. | C/H | séché [Rapport| = de C/O+
: | bon n°{ ‘cal sec A l'air | combust/Dowling | cendres
Nicola valley, C.B.....| 22 6490 13-4 12-3 1-2 2-8 2:-6
) 22SP."| 6760 13-6 13-0 1-2 3.1 3.0
, _ 22M. | 6510 | 13.5-|.......] 12 |........ 2-5
‘ ' Nanaimo-Comox, C.B.| 20 7310 15-5 15-1 -} -1-2 3.3 3.5
- ‘ 18 7130 15-0 |- 14-5 1.2 3.1 34
: : 17 6930 15-0 14-3 1-1 3-0 2.9
) . 21 7150 165 [........ 1-8 |........ 3.5
' . 21 SP. 7210 16-5 f........ 2.1 {........ 3.9
‘ . M. | 7230 | 16-7 [oiaiii] 19 |olia.i 3.6
Alert bay, C.B... Ex34 | 6170 |.......l......] vz
Whitehorse, Terr1t01re Ex. 31 | 6700 175 |0l 23 li....... 2:8
du Yukon.......... Ex. 32 6310 [...ooiideeneec] 20 Joiiieiieiecnnnn
Ex. 33 6790 16-5 |........ 20 |ooiennnn 3.0
TABLEAU IX
CLASSIFICATION DES CHARBONS D’APRES LEUR POUVOIR
CALORIFIQUE
C/H . Rapport '
Charbon Pouv. C/H * séché ) Rapport de C/0
n° cal. sec " I'air combust. | Dowling | +cendres,
49 7880 160 J........... 1:90 |....o..iien 7-8
35SP 7800 14-8 14-3 1-70 4-0 6-1
38 7780 ‘. 15-4 14-8 1-74 4-0 61
35 7780 14-8 14-3 1-44 3.6 6-1
53 7770 15:6 15-2 230 f..eeieinnn. 6-1
36 7700 15-3 14.5 1-58 3.6 5-4
8 7700 16-5 15-9 2-49 53 5.1
27 7680 18-0 ‘17-5 - 2-46 5-4 5-4
39 7660 14.9 . 13.8 1.55 3.4 5+6
.13 . 7650 14-8 14-0, © 1-48 3-5 4.9
- 12 7600 14.7 13-5 1-39 3-1 4.7
29 7490 16-9 16-5 |- 2-72 59 4.4
26 7490 175 17-3 2-72 6-2 -4.6 -
5 " 7430 15-3 14.7 1-81 . 4-1 4.4
30 7420 17:0 16-8 2-90 6-4 4.4
23 - 7400 - 22:0 21-7 6-44 12.7 5.2
- 31 - 7370 175 17-4 2-53 5.9 4.1
16 - 7350 16:1 15-4 1.66 3.9 © 39 ¥
25 7340 19:6 |. 19-1 . 4-10 8.3 3.9 §
2 7320 16-5 15-8 1-85 4.2 4.1 f
20 7310 15-5 15-1 1.24 3.3 3.5 é
37 7290 14.9 - 143 ‘1.53 " 346 4.0 8
24 7280 20-6 + 20-1 4.01 8-2 4-1 14
23M 7270 213 |oeiiiinnnn. 582 |ierrrnnnn. 4.2 ¥
52 7270 16-9 . 16-4 2-42 verasnaedas 4.3
21 M 7230 16:7 |ooooii...n. 191 f......... .. 3.6
6 1-64 3-8 3.9°

7220 15-9 15-0
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TABLEAU IX—Suite,

: /H : Rapport
Charbon Pouv. C/H " séché A Rapport |,  de C/0
n° cal. sec Pair combust. Dowling + cendres
21 SP 7210 16:5 |........... 2-14  [........... 3.9
3 - 7200 16-9 16-4 246 5.4 3-9
11 7160 15-3 15-0 1-66 4-1 3-8
21 7150 . 16:5 J........... 1:79 |o.......... 3.5 -
18 7130 15-0 14-5 1.18 31 .34
51 7060 17.7 17-3 298 “fo.......... 3.7
23SP 7040 20-6 20-3 5-68 11-4 4.0
1 6990 15-8 ..., 1-86  Jo...nn..... 34
34SP 6960 16-9 16-6 2.51 5-7 3.4
28 6930 16-9 16-6 2.34 5.3 3.1
17 6930 15-0 14-3 1-12 3.0 - 2.9
32 6920 16-7 16-2 1-89 .44 3.0
33 6880 16-6 16-6 2-06 5-1- 3.2
- 48 6800 15-9 15-7 2-04 4.7 2:9
Ex. 33 6790 - 16-5 |........... 202 |.eeennnn... 3-0
22SP 6760 13-6 13-0 1-23 3-1 3.0
14 6750 14-0 11.8 1-24 2.5 3.2
7 6750 13-8 12.8 - 111 2-8 3-1
Ex. 31 6700 175 feeeeoo..... 232 [o..aieal..n 2-8
-4 6680 16-2 15.3 1-57 3.7 2.7
9 6570 14-7 13.7 1.37 3.2 2.8
15 6540 15-1 13.9 1-30 3-1 2.7
34 6510 17-1 16-8 2.19 5.1 2-6
44 6510 13-6 11.4 1.37 2-6 2.5
22M 6510 13:5. |ieveeniined] 1:20 J.o.......... 2-5
- 22 6490 134 12.3 1:19 2.8 26
10 6440 15-5 15.2 1.22 3-3 2.5
45 6310 14-6 9.0 1-19 1-6 2-3
Ex. 32 (%3 (0 2 D P 2:03 foiiiiiiiieeerenninnan
Ex. 34 6170 {...........licveeeiinn 1:24 ... 4l eaeaas
43 6130 13.7 10-4 1-39 2-2 2-3
42 6060 14:2 9.1 1-36 1.7 2.3
46 5960 14-0 9.0 1-16 1-6 2.0
40 5940 12.5 8.2 0.88 1.5 1-8
47 5450 13-4 12.1 1-33 2:9 1.4
41 5360 13-4 8.2 1-08 1-5 1-6
. {TABLEAU X
CLASSIFICATION DES CHARBONS D’APRES LE RAPPORT DU
: CARBONE A L’'HYDROGENE.
Charbon Pouv. C/H C/H séché Rapport | Rapport de
n° cal. sec a l'air combust. Dowling
23 7400 L 22-0 21.7 6-44 12-7
23 M 7270 21.3 et aensaanen 5:82 |eeieiiiiinnn
23SP 7040 - 20:6 20-3 5-68 11-4
24 7280 20:6 20-1 4-01 8.2
25 7340 19:6 19-1 4-10 8-3
27 7680 18.-0 17-5 2-46 S5-4
51 7060 17-7 17.3 2-98 Cieeeeans
31 7370 17-5 17-4 2-53 59
26 749¢ 17-5 17. 272 6-2 "
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TABLEAU X—Suite - h
Charbon Pouv. C/H C/H séché Rapport Rapport de
© ne cal. sec a lair combust. Dowling
Ex. 31 6700 17-5 Cimeeeneeen 2-32 |.....
- 34 6510 17-1 16-8 2-19 5.1
30 7420 17-0 . 16-8 2-90 6-4
52 7270 16-9 16-4 242l
29 7490 16-9 16-5 2-72 5.9
‘34 SP 6960 16-9 16-6 2.51 5.7
28 6930 16-9 16-6 2-34 5.3
-3 7200 16-9 -16-4 2-46 5-4
32 - - 6920 16:7 16-2 - 1-89 4.4
21 M 7230 167  |oeieiiiii... 1:91 oo,
- 33 6880 16-6 16-6 2-06 . 5.1
Ex. 33 . . 6790 - 16-5 ...l 2:02  |eee.iiiienes
- 21SP 7210 165 Joeevinneinnn. 2-14  |....e..
21 ’ 7150 165  J.....io.... 1:79  |eeeeeieonn..
8 7700 16-5 15-9 2-49 53
2 7320 16-5 15-8 - 1-85 4.2 -
- 4 6680 16-2 15-3 1.57 3.7 .
.16 7350 161 15-4 1-66 3-9
Ex. 3 PP 16-1 - 14-9 1:61 eeneninnnnns
49 7880 160 ° |.oonyecannnnn 190 |l
Ex. 2 |ieeeiiviaane. 15-9 15-4 1:65  {ieeeiieenen.
48 6800 15-9 JA5-7 2.4 - 4.7
6 7220 15-9 15-0 1-64 3-8
1 6990 . 15:8 |...... eeseaen 1.8  |....ciiienen
53 7770 15-6 15-2 2:30 Jieieiieonaes
20 7310 15-5 15-1 1-24 3.3
10 6440 15-5 15-2 1.22 3-3
38 7780 15-4 14.8 1-74 4.0
11 7160 15-3 15-0 1-66 4.1
- 7430 15-3 14.7 1.81 4-1
36 7700 15-3 14-5 1-58 3-6
15 6540 15-1 13-9 1-30 3.1
18 7130 15.0 14-5 1.18 3.1
17 6930 15.0 14-3 "1-12 3-0
39 7660 14-9 13-8 1.55 3.4
37 7290 14-9 14.3 1.53 3-6
Ex. 1 JR N 14-9 14.2 160 |eeiiiiiieens
.35 7780 14.8 14-3 1-44 3-6
35SpP 7800 14.8 14.3 1-70 4.0
13 7650 14.8 . 14-0 1-48 3-5
12 7600 14.7 13-5 . 1.39 3.1
9 6570 14.7 13.7 -1.37 3.2
45 6310 14-6 9.0 1-19 1.6
42 6060 14.2 9.1 1-36 1.7
46 5960 14-0 9.0 -1-16 1.6
14 6750 14-0 11-8 1-24 2.5
7 - 6750° 13-8 12.8 1-11 2.8
43 6130 13.7 -10-4 1-39 . 2.2
44 6510 13:6 11-4 1.37 2:6
22 SP 6760 13-6 13-0 1-23 31
22 M 6510 - 135 |oeeeeenaa.... 1-20 eoreseceans
22 - 6490 13-4 12-3 -1-19. 2.8
41 5360 13-4 8.2 1-08 1.5
47 5450 13-4 12.1 1.33 2-9
40 5490 12-5 8.2 0-88 1-5
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Comparaison des pouvom calonﬁgues détermmés et des pouvozrs calonﬁques ‘

calculés.

N ous donnons dans le tableau XI le pouvoir ca]oriﬁque déterminé é. Ia
bombe de tous les échantillons de charbons normaux ainsi que le pouvoir
calorifique calculé d’aprés les analys&s rationnelles-et élémentaires de ces
échantillons.

Les charbons sont classés géographxquement et par bassin houiller;
la premiére colonne donne le numéro de référence de I'échantillon.

La deuxidme colonne donne le pouvoir calorifique déterminé A la
bombe du charbon sec, exprimé en calories par gramme. ’

La’ troisitme colonne donne le pouvoir calorifique calculé d’ aprés les
analyses élémentaires au moyen de la formule de Dulong.

80.8C + 344-6 (H—$0) +22.55=P. C en calories par gramme.

C, H, O, S représentant la quantité pour cent de carbone, hydrogéne,
oxygéne et soufre, contenue dans I'échantillon.

La quatritme colonne donne les différences entre les chiffres de la

troisidme colonne et le pouvoir calorifique déterminé. Au pied de la co-
Ionne se trouvent les moyennes de ces différences: une moyenne arithmé-
tique pour laquelle les différences n’ont été prises qu’en valeur -absolue;
une moyenne arithmétique pour laquelle les différences entrent avec leurs
sxgnes algébriques.

e s

TABLEAU X1
COMPARAISON DES POUVOIRS CALORIFIQUES DETERMINES
. ET CALCULES.
Pouv. P.C.
: cal. calculé
Bassins houillers déter- parla
. _miné formule
) Dulong
Sydney, N.-E. 7010 7290
7700 7600
7780 7830
7800 7920
7780 7850
7290 7360
7660 7720
7650 7570
_ 7600 7450
“ Inverness, N-E......... 14 6750 6770 | + 20 | ......eeeee....
15 6540 6390 | —150 | ......leeeen....
Pictou, N.-E............ 4, 6680 6620 — 60 6800 +120
| 16 7350 7280 | — 70 7420 | + 70
1 6990 7080 | + 90 7350 | +360
2 7320 7220 | ~—100 7710 | 4390
8 7700 7670 | — 30 7910 | 4210
3

7200 7230 + 30 7430 +230 *

N

e
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TABLEAU XI—Suite |
, : B P.C. P.C. .
: ) Pouv, calculé | = . calculé .
Bassins houillers Charbon cal. - par la Diffé- parla | Diffé.
i . ne déter- | formule rence formule | rence -
miné Dulong | - Goutal
>Springhill, N-E......... -5 7430 7450 | + 20 7780 | 4350
49 7880 | 8060 | +180 8320 | +460
6 7220 7220 0 7370 | +150
ins-Chinecto, N-E...| 7 | 6750 | 6810 | + 60 [...ooosi|oennn.t.
Joggins-Chinecto, T 9 6570 | 6590 | + 20 [illiinifniiiin
o 10 6440 6360 | — 80 |....iiilaiiiiinn
Grand Lake, N-E.......| 11 7160 7220 | + 60 7170 | + 10
is, Sask........ ol a0 | %5040 | sa00 | —=ss0 |l
Souris, Saslc:+r-eeeree) s30 | 5200 | —70 |l SRS :
ton, Alta.........| 46 | 5960 | 5820 | —140 [|.........|...,..0.. .
Edmonton, Alta 42 6060 | 6110 | + 50 |oiiiiifiniiin
45 6310 6000 | —310 |........|aiiiis
iver, Alta.........| 43 6130 6280 | +150 [........feeeenenns
Belly river, Alta- 44 6510 | 6430 | — 80 |.oi.iii o O ’
. . | a7 5450 5400 | +40 |.o...iiliaiiis
k-Blairmore, Alta...| 48 6800 6910 | +110 7110 | +310
Frank-Blalrmore 32 6920 | 6770 | —150 | 7310 | +390
33 6880 | 6970 | + 90 7320 | +440
28 6930 6940 | + 10 7250 | +320
34 6510 6650 | +140 6950 | +440
34SP | 6960 7120 | 4160 7200 | 4330 ?
Crowsnest, CB.........| 31 | 7370 | - 7350 | — 20 | 7620 | +250 i
Crowsnes 30 7420 | 7500 | +8 | 769 | +270 :
- 29 7490- | 7400 | = 90 7630 | +140 . i
51 7060 7260 | +200 7390 | +330
52 7270 7460 | +190 7540 | +270 $
53 7770 | 7980 | 4210 | s040 | +270
27 7680 7690 | + 10 7910 | +230 - ;
26 7490 7520 | + 20 7770 | +280
de, CBuvuovvnnnnn. 25 7330 | 7040 | —300 | 7660 | +320
Cascade 23 | 7400 | 7530 | +130 7660 | +260 g
23 SP 7040 7290 | +250 7330 | +290
23 M 7270 7300 | + 30 7490 | +220 i
_ 24 | 7280 7280 0| 7480 | +200
imilkameen, C.Bewnor o JEX 1 Jeveeoenisforeeeeiai]oennnnnn, 7260 |.........
Similkameen, & Ex. 2  |oo.o.oooiliil 7180 |10 .
Ex.3  eveiromiifoonnenideniiit, 6965 SO
i lley, C.B....... 22 . 6490 6690 | +200 |...... I P
Nicola valley 225P | 6160 | 6970 | 210 |LolllillfiiiI .
22 M 6510 6500 | —10 |...iiiiiaie. >
imo-Comox, C.B....{ 20 7310 7040 | —270 |.........|....... ..
Nanaimo-Comox, & 18 .| 730 | 7020 | —110 |l
17 6930 6680 | .—250 |......oliinn e
21 7150 7050 | —100 7510 | 360
21 SP 7210 7270 | + 60 7650 | +440
2 M 7230 7120 | —110 7600 | +370
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TABLEAU XI—Suite o

: P. C. . C. .
- Pouv. | caiculé caleulé |
Bassins houillers Charbon déter- parla Diffé- par la Diffé-
n°® mite formule | rence formule | rence -
) N T - Dulong By 7 »Goutal - :
Alert bay, CB..........[Ex 34 | 6170 [ ,
Whitehorse, Territoire L o B L S
du Yuken............ Ex. 31 6700 6690 | — io 7200 + 500
‘ Ex. 32 6310 f.........}....:.::.) - 7310 41000
Ex 33 _ 6790 6930 +140 . 7250 + 460
Etreur moyenne:— )
Arithmétique.........|. vesatusafeieniaiod]ieaaiai ) 113 fo...iliil] 2278
Algebrlque................, ....................... 4+ 4 ..., 4267

La cinquiéme colontie donneé le pouvoir calonﬁque calculé d'aprés
I'analyse élémentaire par la formule de Goutal.! La quantité pour cent
de matiéres volatiles est d’abord calculée en considérant le charbon comme
uniquement formé de carbone fixe et de matiéres volatiles; on obtient alois
le pouvoir calorifique en multipliant le pourcentage de carbone fixe du
combustible par 82 et en ajoutant au résultat le produit obtenu en multi-
pliant le pourcentage de matiéres volatiles dans le combustible par un fac-
teur qui varie, commie on voit plus loin, avec la quantité de matiéres vola-
tiles dans le combustible pur (carbone fixe + matiéres volatiles.)

% M.V. dans le combustible pur......... .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Facteur. oo ieivinnieinnennneinioinnin, .+ 145 142 139 136 133 130 137 124 122 120
% M.V. dans le combustible pur........... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FacteUur. oot itiiiiininneinnnnennnnnnns. 117 115 113 112 110 109 108 107 105 104
% M.V. dans le combustible pur........... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Facteur.....covviniieininnnnnneinininne, 103 102 101 100 99 98 97 97 96 95
% M.V. dans le combustible pur........... 35 36 37 38 39 40

Facteur...:..coiivivannianinannainisai: 94 91 88 85 82 80

Appliqubns cette formule & I'analyse du charbon 50; carbone fixe
53.09%, matiéres volatiles 34. 7%; cendres 12:3%,. Les matiéres volatiles

ramenées au combustible pur sont 34.7 x 53—0‘_%7, = 39.6.

Le facteur de multiplication est alors 86 et le pouvoir calorifique en
calories par gramme est (53 x 82) + (34-7 x 81)=7157. , ‘

La derniére colonne donne les différences entre les chiffres de la cin-
quiéme colonne et les pouvoirs calorifiques déterminés. On trouvera au
pied de cette colonne les différences arithmétiques et algébrlques moyennes.

I1 est impossible de calculer par cette formule les pouvoirs calorifiques
de certains charbons canadiens, attendu que souvent les matiéres vola-
tiles sont en plus grande quantité que ne prévoit la formule de Goutal.
Une formule qui donnerait d'une fagon satisfaisante, méme des résultats
approchés, serait trés utile, mais les différences entre les pouvoirs calori-

1 Goutal, Journal flir Gasbeleuchtung, 1905, vol. 48, p. 1007, Abstr, Electrochemicnl and Metallurgical
Industry, 1907 vol. 5, p. 145 . -~
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-fiques déterminés et les nombres de Goutal sont malheureusement trés

grandes, méme dans les limites que l'auteur a assngnées a lemplm de sa -

. formule.

Variations de poids des échantzllons conservés en boites fefmées.

. Les boites déchantillons examinés sont semblables 3 celles dont on
s'est servi pendant toute la durée des travaux pour expédier ou conserver

* les échantillons. Elles ont été décrites dans le vol. II, page 139."

.. On s’est servi pour ces essais d'un échantillon de charbon n° 14, broyé
4 §" etséché alair. La boite A fut pesée vide, remplie de charbon et pesée

- de nouveau. On arrosa alors son contenu avec de I’eau, on la ferma comme

A I'habitude et on pesa pour la derniére fois. On étala alors sur des pla- _
teaux suffisamment de charbon pour remplir la boite B, on fit sécher au

~ four pendant plusieurs heures et on détermina la perte de po1ds le charbon

sec fut alors placé dans la boite qu'on ferma et pesa.
Les deux boites furent placées dans leurs boftes extérieures et mises

de cbté, de fagon a déterminer avec quelle vitesse le charbon humide pour-
. rait perdré son eau et le charbon sec pourrait en gagner. Les boites étaient .
- pesées A des intervalles d’environ 4 heures. '

La partie du charbon qui avait été séché perdit 7 pour cent d'humldlté
cest-d-dire que 107.5 grammes de I'échantillon primitif contenaient 100
grammes de charbon sec; 1015.5 grammes de I'échantillon primitif avalent
été mis dans la boite A et 975-5 grammes dans la boite B.

" Le tableau XII montre les changements de poids des contenus des boites,
tous les chiffres, pour plus de clarté, ayant été ramenés A la base de 100
grammes de charbon sec. La figure 1 représente les mémes observations
sous une forme graphique. Il est tout A fait certain, d’aprés ces essais,
que les bottes A échantillon ne garde pas parfaitement I'humidité des objects
qu'elles contiennent; il est cependant impossible de dire combien il y a

‘eu d’humidité gagnée ou perdue, attendu que le charbon semblait absorber

de l'oxygene avec une rapidité remarquable. On s’en rend bien compte
dans la courbe pour le charbon humide; ce charbon perd d’abord du poids
par perte relativement rapide de son humidité, mais plus tard il en prend,

_ et finalement il devient plus lourd qu’au début; ce phénoméne ne peut

s'expliquer qu'en admettant l'oxydation du charbon. L’échantillon
avait été broyé a la grosseur utilisée pour cet essai il y avait environ huit
mois. .
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' TABLEAU XII ,
VARIATIONS DE POIDS DU CHARBON EN BOITE

. Jours . Charbon . Charbon
Date écoulés | humide dans sec dans la
c L | laboiteA boite B
Charbon pris seché a 3 : ) .
lair..coooiveeinns 1-iv-08.:0in ] iosisasinsee. i07:5 107-5

Charbon - aprés humi-

dification.......... Siibiians foo:7 }........ PO
Charbon aprés séchagef...,:.... Piliiserealens 100-0
Charbon mis en boite. - s 109:7  |o.oeiiiiiinn..
. 2-iv-08.. R N S S 100-1
16-iv-08. . i09-7 100-3
21v-08........ 109-6 100-6
30-vi-08 109-5 100-9
S5-viii-08. . 109-6 101-2
18-xi-09 S, 109-9 102-3
30-xii-11....... 1368 110-2 103-6

Pertes de poids ;] l'éckanﬁllonnage‘ et poussidre de charbon.

Nous avons cherché A nous rendre compte des pertes de poids sous
forme de poussitres, ou de toute autre fagon, quand on échantillonne un
gros lot de charbon, et.de la répercussion possible de ces pertes sur '’échan-
tillon final. Noux avons, pour cela, tenu un compte soigneux des poids
de deux envois primitifs de charbon et des parties mises de c6té. Nous
avons également recueilli et analysé les échantillons de poussiére produite
pendant ’échantillonnage d’un de ces charbons. /

Nous avons déja décrit dans le vol. II le procédé d’échantillonnage;
tes échantillons de poussiére étaient recueillis sur des feuilles de papier
étalées soit dans la salle d’échantillonnage, soit en dehors du bAtiment,
prés de la sortie du tuyau du ventilateur qui_ aéraxt la pléce ol se falsaxt
le broyage ou I'échantillonnage.

Le lot du charbon n® 35, pesant 9300 hvres, fut broyé et ramené é
une prise d’échantillon d’environ 70 livres, passant 3 travers le tamis de $”;
la perte totale pour I’ensemble des opérations se monte 3 62 livres.

L’échantillon final contenait 5-9 pour cent de cendres. Les échantil-
lons de poussiére qu’on recueillit donnérent les proportions suivantes de
cendres:— B

Pris A l'intérieur alors que le charbon primitif .

" ‘passait A travers une grille A barreaux de 3" 12-3%

" Pris au méme moment; prés de la sortie du .
tuyau du ventilateur.....iooiuiiaaa. ... 11.29%
Pris A l'intérieur, sous l’aspiration du ventila- :
teur, pendant les opérations de broyage.. 11.99,
Pris A 'extérieur, prés de la sortie du tuyau du
ventilateur, pendant les opérations de
broyage.........c.coiiiiiin. Seeens 10.5%
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Le charbon n° 36 pesa1t 8 tonnes; la perte totale durant 'échantil-
lonnage se monta A 104 livres. .

Ce fut Mr C. Landry qui dlrxgea les opératxons d'échantxllonnage et
préleva les échantillons de pou551ére .
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Fig. 2. DESSIN DU FOUR A AIR CHAUD.

Four d air_' chaud.

La fig. 2 montre la construction générale du four de séchage, dont nous
avons donné une courte description dans la partie IX du vol. 11, page 132.
Cette figure montre comment les produits de la combustion du gaz chauffent
le four sans pénétrer 3 Vintérieur et comment, au moyen de plateaux 3
doubles tbles, I'air chaud, qui traverse le four de bas en haut, est obligé
de passer sur la surface dg tous les plateaux.

. X




e it et St e |

R

S ey e

e e e e et e A P P PP e ey e

9%
Essais d’altération & Vair du charbon.

~ Ce sujet ne devait d’abord pas rentrer dans I’étude des charbons, tel
que le programme en avait été tracé, mais A cause de son importance on a
essayé d’obtenir quelques renseignements. Quand on découvre une veine

" de charbon A la surface du sol, on n’obtient généralement que des échantil-

lons de surface qui, on le sait, différent beaucoup de ceux qu’on pourrait
obtenir de la veine profonde, dont la substance a échappé A I'action des

agents atmosphériques. L’action de ces agents n’est pas assez bien connue’
g g

pour qu’on puisse déduire, avec une certaine sfireté, la nature du charbon

sain en partant d’analyses de charbon altéré. Ce sont des renseignements

de cette nature qui sont extrémement désirables.
On avait prélevé des échantillons de charbon 2 des degrés divers d’al-
tération dans six différentes veines, et on avait tracé un programme d’essai.

Malheureusement le travail courant sest trouvé si grand qu'il nous a été’

impossible de remplir notre programme dans son intégrité ou avec la promp-
titude qui est si désirable dans une entreprise de cette nature. Le travail
accompli fut néanmoins considérable et bien qu'il n’ait pas été assez com-
plet pour permettre de tirer, sur le champ, des conclusions générales, il
présente cépendant une certaine valeur si on I'utilise en méme temps que
d’autres travaux qui ont été ou qui peuvent étre entrepris sur le méme sujet.

Le programme, qui avait également pour but de jeter quelque lumiére
sur les changements que les échantillons de charbon subissent pendant leur

séjour au laboratoire, est le suivant: les échantillons seront pesés 3 la récep- -
- tion et pesés A nouveau quand on ouvre les bouteilles ou les boites; le contenu

de ces récipients sera broyé dans un concasseur, pulvérisé dans un broyeur
A boulet, soigneusement mélangé et divisé en quatre lots:—
Lot A.—2 gros et 10 petits tubes d’échantillons seront remphs entlére-

 ment, et 3 petits tubes seront remplis aux trois quarts avec du charbon brut;

ces tubes seront étiquetés: Ex. .... (brut); Ex. .... indiquant le numéro

l ~ de I'échantillon primitif.

Lot B.—On fera sécher 50 3 100 grammes pendant une heure sur un

- plateau dans un four & 105°C, 2 grands et 10 petits tubes d’échantillons

remplis entiérement, et 5 petits tubes remplis aux trois quarts avec du char-
bon sec. Ces tubes seront étiquetés Ex.:. ... (sec).

Lot C.—On placera sur un plateau 200-300 grammes de charbon,
on pésera et on remuera de temps en temps pendant six mois ou méme
davantage; les plateaux seront conservés dans une boite 3 ’abri des pous-
siéres. Ces échantillons seront désignés: Ex. .... (spécial.)

Lot D.—Le reste sera mis dans une bouteille; on datera du jour du
broyage, on étiquettera Ex.. ... (réserve) et on mettra de cOté. -

On fera les analyses suxvantes sur les divers lots:—

. Lot A—On déterminera immédiatement I'humidité et les cendres et
on fera aussi une analyse élémentaire. On déterminera & nouveau I’humi-

\
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dité 4 des intervalles de trois mois et on refera plus tard des analyses élé-
mentaires. , )

Lot B.—On fera immédiatement une analyse élémentaxre' on en refera
une autre six mois aprés.

Lot C.—On prélévera de temps en temps un peu du lot mis sur plateau
et on en fera une analyse élémentaire. Le plateau sera pesé avant et aprés
chaque prélévement de fagon A pouvoir ramener a cent les pertes de poids
par altération. .

Le tableau XIII donne les poids du charbon sur plateau aux époques
des pesées; ces poids ont été ramenés 3 une prise constante de 100 grammes
de charbon primitif. On a tenu compte naturellement des poids prélevés
chaque fois qu’on a fait une analyse élémentaire.

Les tableaux'XIV 3 XIX donnent les résultats de toutes les analyses.
Les lignes 4 et 5 donnent la proportion d’humidité dans le charbon. Toutes

- les autres analyses sont ramenées au charbon sec de fagon 3 pouvoir &tre

comparées; pour faciliter les comparaisons, les analyses sont ramenées 3
un charbon sec et sans cendres. Dans tous les cas ol l'utilité s’en fait
sentir, nous avons indiqué dairement si I'analyse d’ou provient le chiffre
a été faite sur un charbon sec ou sur un charbon brut. -

"Toutes les déterminations, aprés correction d’humidité si c’est néces-

"saire, sont indiquées aprés avoir fait entrer dans le calcul la date, mise entre

parenthése, & laquelle les déterminations ont été faites. - Aucun chiffre
obtenu par déduction n’a de date en regard. On n’a fait aucune détermina-

-tion d’humidité sur les échantillons Ex. .... (spécial) prélevés sur les pla-

teaux le 3 avril 1909; 'humidité de ces échantillons a été calculée & partir
de celle qu'on a trouvé deux mois plus tard, en supposant que le changement
de poids de ces plateaux provenait entierement de l'apport d’humidité.
Les cendres.furent déterminées dans les échantillons Ex. .... (brut), sur
le charbon sec provenant des déterminations d’humidité; on admit qu'on
obtenait aussi les cendres du charbon Ex. .... (sec) correspondant. De la
méme fagon il est évident qu'on ne commet pas une grosse erreur en ad-
mettant que les charbons Ex. ..".. (brut) et Ex. .... (spécial) ont le méme
soufre et le méme azote, rapporté au charbon sec, que celui qu'on trouve sur
le charbon correspondant Ex. .... (sec).

Les analyses élémentaires des charbons Ex. ... .. (brut) et Ex. . ... (sec)
au lieu d’avoir été faites aussitdt que le prévoyait le programme, n'pnt été
entreprises qu'au bout de 8 mois. Il est presque certain qu'a cette époque
les échantillons bruts avaient perdu de 'humidité, 2 moins qu'ils n’aient
déja subi un séchage 2 l'air, et que les échantillons secs avaient pris de
I'humidité. Les analyses élémentaires de Ex. .... (spécial) sont moins

sujettes A la critique. Les différences entre les analyses élémentaires de ces
trois séries d'échantillons indiquent assez clairement la grandeur probable-

de 'erreur sur I'humidité.

-




ESSAIS D’ALTERATI

. TABLEAU X1 o
ON A L’AIR DES CHARBONS.

Charbons pulvérisés et mis sur plateaux le 17 juillet 1908.

e e e et e 5 b s e ot e ot

-

1

B iy R

Numéro de I'échantillon. ..ooveiiiievreeeninnsonecenes ieves Ex. 16 Ex. 18|Ex. 17|Ex. 19 Ex. 21 Ex. 25

Poids du charbon primitif sur plateau...yvueesusrass .grammes 44-7 79-5| 94-4f 93.2 87-3 28-3
Poids du charbon 2 différentes dates, et ramené au poids uniforme| .

de 100 grammes du charbon primitif—

4 aofit, 1908 Nombre de jours é&coulés 18..........| 99-2]. 97.8 100-2| 100-0].100-1] 99.8 100.2 100-2 99.9] 101-1

15 aolit N . e 29 99.4] 08-1] 100-1] 100-4] 100-3| 99.9| “99.9 99.9 99.5| 100-7

. 9 septembre » » » 54, 000sanes 98:6/ 97.1/ 100-1| 99-8 100-3[ 99-7| 100-2 100- 0] 100-0| 101-4

2 octobre » » » TTeeviaeans 98-8) 97-0{ 100-0[ 99-8| 100-0] 99-4f 99.9 99.7 99.5{ 100-4

23 février, 1909 . . voa21.. i) o8.1| 93.4] "99.6| 95.9 100-0f- 97-8] 99.7 08-7 99-4] 1000

3 avrii » » » 260., . 08:2| 93-6] 99-9|. 96-1} 100-0{ 98-2{ 100-0 98-8 99-21 101-4

12 juin » » » 330......... 99-1; 95-4( 1000 98-5| 100-8| 99-3| 100-4 99-4 99-7] 101.8

9 aofit » » w 388....000000| 99:0] 96-2{ 100-3] 99.2| 101-0{ 99-5| 100:6 100-1 99-9| 101-8|

19 novembre » » » 490....000.. 98:7| 94-4| 100-3) 96-9| 100-8| . 98-5| 100-4} 98- 9] 99-7| 101.8

» » » 892........ «.} 100-3| 94-7[ 100-8] 97-3] 101-0| 98-5| 100-4 99.2 100-1] 102-3

26 décembre, 1911

-
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5 TABLEAU XIv ; 2
: . ESSAIS D’ALTERATION A L’AIR DU CHARBON ;
1. Provenance du charbon....................oo, ECHANTILLONS DE CHARBON DE LA DOMINION coAL 0., PUITS DOMINION Ne 12, LINGAN, C.B. :
;
Echantillons maux, charbon pris| ~ Echantillon Echantlllon Ex. 27 pour essais d'altération & l’ pris au tiers Echantillon Ex. 28, charbon d "affleurement naturel pour essais :
sur le tern| Jtnait depuis quel- spécial pour é, partir du toit dans la descenderie mamm% 3 125 _d’altération & I alr, prise 3 I'entrée non boisée de la des-
© ques heur tout venant de essais de cokéi- . pxeds de Ex. 28. Exposé A I'air pendant 3ou 4 mois. cenderie maitresse, et du méme lit dela méme
. fication i : . couche que 1 echantlllon Ex. 27 .
.2. Description des échantillons. ... .....ooveenninnesoes e, _@vi08) - @0vio9) @7-vi08). - (27-“-08)
. S , " Charbon brut Chari)o 1 sec Exposé sur plafeaux (17-vii-08) Charbon brut Charbon sec | - Exposé sur plateaux (17-vii-08)
Ecrlllantilllo Eﬁgant_i(lil_c;t‘l da\l/aec mis en tubes mis en tubes Charbon brut | Charbon brut xgis en tubes _ mis en tubes _ Charbon brut Charbon brut &
orma ums ‘_g € (vii-08) (vii-08) : mis en tubes mis en tubes (vii-08) (vii-08) mis en tubes mis en tubes H
. mine Vi . (3-iv-09) - (12-vi-09) \ (3-iv-09) . (12-vi-09) 3
3. Numéro de I'échantillon.................coiiiiiL.L. e 139 2039 Ex. 27 (brut) “Ex. 27 (sec) . | Ex. 27 (spécial) | Ex. 27 (spécial) | Ex.28 (brut) | Ex.28(sec) | Ex.28 (spécial) | Ex. 28 (spécial)
'4Hu§1idit,s_dgns lelcharbdn ] ; : R
. Humiditétotale.............ooiiiiiii e, . i .9 (vii- _xi- 4 Vi .1 (2-xi-08) - 6-1 (21-vi-09) -
5. Humied doose chasbon sec L L2 g 4 @uaia | 4o Gigy, :::::::::-:::::::..‘?.?..f’.;".‘.‘?s.’..::::::::::::::::..ff... ......... 23 Qo) | 101 Q09 | 40| fpeme
Analyse rationnelle du charbon :
‘6. Carbone fixe dans le charbon sec—de I'analyse du charbon brut (B)..... A BT [ PO R P Nt L LR LR T] LEC R PRI RS 58:8 - iereriseninenaen
i 1 » » » » —de I'analyse du charbon sec (S)....... % L1 20 . [ S 588 - . i 580 Jeeeiieea.n R P F
: g ” » » » et sans cendres—de B................. D74 BT S I PO O [ O PO N e 600 . liieeiieciinenens
. » ” ” » ” » ——deS .................. % 60-9 S Wi 61-3 edeaesacectnnnn 59-1 R R T R AR R L R KR A
: 10. ~ Matiéres volatiles dans le charbon sec—de I'analyse du charbon brut (B). L 380 (1090 [...cinvverenenedeneininnnnnasitereeeivenninserdocinenerenonsanerereniianneeon, 39-3 (12-vi-09) }..ecuinrcronnsen
1. - ' : . 40-0 (30-x-08) J.oieeveinreniie]iiiiiioiiiiin]eiiiniieiiinai 37-8 (30-x-08)
12 » » " » ——de l'analyse du charbon sec (S).. %] 37-2 (12-viif)|................ 371 (26-4i09) [.eevevrenennnns. 40-0 (11:vi-09) |vneevvivniiideriniiniiiioiiiiiainae, 38-6 (11-vi-09) -
2. » » » » etsanscendres—de B............. KR T [ Y P BT PR P S TR o S Y PO eeeenannes
3. » » » » » eS i % 391 e 387 0 e 40-9 PSRRI IO IO e 40-2
14.  Cendres dans le charbon sec—charbon brillé en mouffle. ............... %1 4-8 (29-vii-0§ | 6-3 (31-vii-08) | 4-1 .(1-iv-09) 2.0 (2-xi-08) 2 ) 1.9 (22-vi-09) 5.0 (2-xi-08) 5.0
15. Rapport CF/MV—de B....iciiruiiiiaeeireieiiriineeneennnnns ol 1-51 . ' . JYtso
1. , —de S, .l gl 1-56 Ll s L s SOSDPOSSRINNNEY RUUDSUTINTUUN MORSRRS RSN 1:49
17Anaclays;;) elen&entallre gu charbon.. .
rbone dans le charbon sec—de lanalyse du charbon brut (B)......... 17| TP UTTOT 1 AU O P, 825 (2-1ii-09)  Jeeeeiiiiiiiiinn, 80.0 (3-1v-09) ...... N 742 (iii-09) |e..iiiecnioiennn
lg » » »  —de 'analyse du charbon sec (S)..........%| 777 [ean) B e 804 (2509) [v..erenns e 8100 GH09) )L IOUPUTIIIY PRt ceeeees N eieeaiineeas 7149 (iii-09)
1 » » »  etsanscendres—de B................. gl e N O Y o B 81.8 . l..... AUDURDRUIE I .75 HERC S
20. » » » » » —deS........... ceeeenn /4 1725 DREEEEI [ RO ceeioas| 8423 eenaas Ceereeen 8.7 |..... e R N . eern| 755
21. Hydrogéne dans le charbon sec—de I'analyse du charbon brut (B).......%}.............}{--.- 5-33 (2iii-09) |. 5.46 (3-iv-09) cereeaeneeey 4013 (m-o9) ................ 445 (34v-09) |.evanennnn e
22. » » »  —delanalyse du charbon sec (S).. .g 5-18 (mxm/ )58 (2-09) ¢ . ) 5.547(iii-09) o . 449  (iii-09) ceeeeeee ceeen
23. » » » et sans cendres—de B............ % :
24, ” » » » » —de S, ]
25. Soufre dansle charbon seC...c.vevvnenuniniuennnuirnerneernnnnns 1-8 (11-viii-)...... . -vii- -1 -1 (23-vi- "0-6 (22-vi-09) | 0-6 Ceeisaeereeeaaas
26. » dansl echarbonsecetsanscendres.......................:..::Z’i 1-9 ( v1 T {? (13-vi-09) i-l ii (2-“09) 0-6 0:6  feeeiecieiiiienes
27.. Azote dansle charbon S€C.......veveeiennririrrenernraanns. 1.6 (10-v-08] |.... -6 (2-vi-09) - . 1.7 (T-vi- 1.5 (7-vi-09) | 1:5  eeeeeeiiineennen
28 a" dans le charbon seq et sans cendres. 1.1 il B g GOV e} DG GEO) 1) 0 jp O 16 e |Lini
29. Oxygéne dans le charbon sec—de I'analyse du charbon brut (B)......... 4 IR B RN N, 73 e 95 i 1806 e 1944 eeereniinenne.
30. » » »  —de l'analyse du charbon sec (S).......... A 83 e, 6:3  feieeiiiiiiiii 8.7 16-7  eiaieceieciiiandiiiaaie i
31. ” » » etsans cendres—de B............%....... ‘Z .......... R B EE T TR PP 7.5 0 e 98 bl 18°3 0 e 20:4 °  feieiaiiieinnenen
32. » » » » p —deS..iiiiiiiiianiin. gl ‘88 . | 6.6 T, 8.8 17-6 TR I R,
33. Cendres dans le charbon sec—charbon brtilé dans l'oxygéne. ............ gl 54 6HE] |l 4-6 (2-iii-09) 21 2.0 (iii-09) 4.8 (iii-09) 4:8 (B-iv-09) e.ciiieieniennen
31 Rapport carbone 3 hydrogéne, C/H—de B............... M T N d1e o o s L 155 feeeeeneenn
35. » - » » e S et 15:0 . Aol 147 e 14.6 160 Joeeioecenindieieieiie
Pouvoir calorifique du charbon )
36. Sur charbon sec et sans cendres—d’aprés I’ expérience.............. calories] 8050 (11-\'-09) ........... J R R P S JE TR S R F I P Lt CO ST LR L L RE R N DR R LT
3. » » » —d'aprés lanalyse élémentaire. ..calories} 8185 25 1 R t....| 8540 8390 8270 - 8140 R A 7170 6980 6620 - |e.eeeeieiienenn
38. Couleur du charbon broyé.........oovvvuvennnn.... W ereaereneene PR ISP S R P, T Noir brunftre terresestacesanafianaraeaes PR Noir - . Jevaneraoannoanes”
. 1
39. Conduite A la cokéification. . ... ...covuvirineneiniiieiirinnis BT O O Assez bon coke [......eocaiaress Assez bon coke | ..ovienerenenns Nedonnepasde {....ccovevncnns- Ne donne pasde
SR mais friable coke coke
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’ TABLEAU Xv '
b . i
! ESSAIS D’ALTERATION A L’AIR DU CHARBON. . ;
: - _ ‘
‘1. Provenance du CharbOD. e e e et e e ea e e aeaan ceus i é . ECHANTILLONS DE CHARBON DE LA WEST CANADIAN COLLIERIES CO., HOUILLERE DE BELLEVUE, ALTA, VEINES 1ET2
! Echantillé'nsgnbrmaﬁx, tout ve- _Echantillon Echantxllon Ex. 16 pour essais d’altératlon A lalr Pris prés de Echantdlon Ex. 15 pour essais d alteratxon, charbon d'affleurement
nant de lalmine, veinen®1 - | = spécial pour la face du tunnel, aprés avoir enlevé 6* 4 8" de charbon de la veine n° 2. Cet affleurement a été recoupé par une tran-
s Jaeer. essais de cokéi- —lLa surface avait 6té exposée 3 l’aur entre chée au bas de laquelle est un petit tunnel (ot a été pris Ex.
IR fication 6 et 12 mois_ 16). L’affleurement, avant d'avoir été révélé par la
. (5-v-08) (29-viii-09) (5-v-08) tranchée, était recouvert par plusieurs pieds de drift.
2. Description des échantillons........ ... ciiiiiiiiiianiirniineiaennena. - - ‘ . - ‘ " - -
’ T Charbon brut Charbon sec Exposée sur plateaux (17-vii-08) }. Ch_arbon brut Charbon sec Exposé sur plateaux (17-vii-08)
Echantxllon Ec,h ant:llon avec mis en tubes mis en tubes Charbon brut | Charbon brut mis en tubes mis en tubes Charbon brut Charbon brut
normal - 1 hllxmldgte de (vii-08) (vii-08) mis en tubes mis en tubes (vii-08) - (vii-08 mis en tubes mis en tubes
, _ @ mine v - (3-iv-09) (11-vi-09) vii-08) vii-08) (3-iv-09) (11-vi-09)
‘3. NumérodeP'échantillon......c..cooiiiiiiiiiiiiiiiaiiiaden., a3 - i ' 133 2033 Ex. 16 (brut) . Ex. 16 (sec) Ex. 16 (spécial) | Ex. 16 (spécial) Ex. 15 (brut) Ex. 15 (sec) Ex. 15 (spécial) | Ex. 15 (spécial)
Humidité dans le charbon : R 3 . . .
4, Humidité totale..oo.uuviereenniisiniiiniaeiieretonnnenansaonsans % 1-0 (2-x1-08) 0:9 (v-08) leeeieiieneeinnnn 1.3 (2-xi-08) [ovvvuvevnninnnn. 0-8 0-9 (19-vi-09) | 12-9 (2-xi-08) |...... craeseann. 59 8-2 (19-vi-09)
5. Humidité dans le charbonsec.........coiiiiiiiiiiiiiieiniiane. 74 P 102 1vi08) | e e e e e e
Analyse rationnelle du charbon ‘
6. Carbone fixe dans le charbon sec—de I'analyse du charbon brut (B)..... g: 56-8 49-2
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ESSAIS D’ALTREATION A L’AIR DU CHARBON .
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COMBUSTION SPONTANEE DU CHARBON.

(Mémoire lu devant le Ca.nadmn Mining Institute, mars 1910, par Edgar Stansfield, M.Sc., Université

' McGill,  Montréal)

Introduction.

. Je métaxs proposé dentreprendre, aprés l’achévement des travaux
se rapportant aux essais des charbons, des recherches sur la’ combustion
spontanée du charbon. Pour me préparer & ces recherches, j'avais étudié
tout ce qui avait été écrit sur ce sujet et j’avais préparé le résumé suivant
destiné A étre présenté au congrés annuel du Canadian Mining Institute,
tenu & Toronto, en mars 1910. Je fus malheureusement empéché de con-
duire moi-méme ces recherches, et ce fut le Dr J.-B. Porter et ses assistants
qui firent les travaux nécessaires pendant ces deux derniéres années. Nous

. pensons pouvoir en publier les résultats, accompagnés d’une introduction

historique plus détaillée, d'ici quelques mois en méme temps que le vol.
VII du présent rapport

Ce mémoire qui parait ici, aprés autorisation, a été publié d’abord

dans le volume XIII des Transactions du Canadian Mining Institute.

- Quelques petits changements ont été apportés, mais on n’a pas essayé de le

mettre & jour. Sion veut des renseignements plus complets et plus récents,
on devra consulter le volume VII.

La détérioration du charbon en tas est un trés grave ennui pour tous
les gros marchands ou consommateurs, et le besoin de renseignements
plus complets et plus précis se fait vivement sentir. L’étude de la litté-
rature abondante qui traite de la combustion spontanée montre que si on a
travaillé beaucoup, il reste encore beaucoup plus 2 faire. Cette littérature!
n'est pas trés accessible et bien qu'on en ait publié d’excellents résumés,
ces derniers ne traitent surtout que de I'expédition du charbon par bateaux,
de sorte qu'il semble qu'il manque une étude d’ensemble de ce que nous
savons, aussi bien en faits qu'en théorie, sur 'emmagasinage ‘& terre du
charbon. . C'est pour essayer de remplir ce besoin que nous avons écrit

d le présent mémoire.

La combustion spontanée du charbon peut s’envisager de trois fagons:
combustion dans les mines, combustion dans les soutes de bateaux, com-

bustion dans les tas A terre. Toutes ces combustions peuvent prendre, 3

I'occasion, de trés grandes proportions; elles ont causé des pertes d’argent
considérables, et les deux premiéres ont amené de nombreux accidents
mortels.

1 L'auteur désire exprimer sa reconnaissance pour I'aide qu'il a trouvée, en rédigeant son mémoire et en
établissant ses diagrammes, dans le Rapport de la Commission Royale de la Nouvelle Galles du Sud (1897),
et dans le mémoire du prof. R. Threlfall “L'Echauffement spontané du charbon particulirement dans les
transports” (J. Soc. Chem. Indust., 31 juillet 1909, pp. 759-773.) J'ai également beaucoup puisé dans *“La
combustion spontanée du charbon et les moyens de la prévenir” par le prof. Vivian-L. Lewes (J. Soc. of Arts,
vol. 40, 1892, pp. 352, 365) et “La combustiap spontanée des charbons dans les soutes de bateaux™ par le
Commandant W.-F. Caborne, C.B., R.N.R., (J. Roy, United Servmes Inst., XLVI, p. 285, et publié & nouveau
dans le Mmlng Journal LXXI1I, 1902, p. 124 et suiv.)
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Quelques exemples montreront I’ 1mportance du sujet:

Aux houilléres d’Hamstead, dans le South Staffordshlre, Angleterre, .
on exploite une couche d’environ 20 pieds de puissance, connue sous le
aom de “Thick Coal Seam.” Cette couche n’a pas de gaz, mais elle prend

" feu spontanément avec grande facilité. "En 1895 il n'y eut pas moins de

200 incendies, dans les 20,000 pieds de galeries de retour d’air. En 1896 il
y en eut 250. En novembre 1898, un incendie se déclara si soudainement -
et avec une telle intensité qu'on dut abandonner la mine, et cela en dépit

de minutieuses précautions et d’une surveillance presque constante. '

" Dans les neuf années qui vont de 1873 A 1883, cinquante-sept bateaux
chargés de charbon ont quitté les ports britanniques pour se perdre en mer
A la suite d’incendies spontanés constatés. Trois cent vingt-huit autres ont
disparu dans la méme période, et on ne peut faire que des suppositions sur
leur sort. Ces chiffres ne s’appliquent qu'a des vaisseaux réellement perdus.
En 1874 seulement, soixante-dix cargos prirent feu ou chaufférent.

. Dans ces deux ou trois derniéres années j'ai vu ou entendu parler de -
plusieurs incendies spontanés de charbons du Cap Breton ou de Pensyl-

vanie emmagasinés 3 Montréal. Voici un extrait d’une lettre que le Dr

Porter a recu du président d’'une maison de !'Ontario qui employait du

charbon en vrac de Pensylvanie: “Quant aux ennuis que nous causent ici

nos charbons en tas, j'ai le regret de vous apprendre que la situation a

beaucoup empiré depuis ma lettre du 24 septembre, et je me suis rendu

compte que la plus grande partie de mon tas commengait A chauffer. . . .

Le seul lot de charbon qui ne semble pas avoir chauffé est celui qui forme

un tas relativement petit etisolé. . . . J’avoue que ce qui s’est passé cette

année m’a découragé d’essayer de mettre en tas de grosses quantités de

" charbon tout venant; c'est trés malheureux car c’est 1A le moyen le plus

économique et le plus satisfaisant de manipulation, attendu que nous avons
nos propres bateaux et tout I'espace nécessaire pour faire les tas. De plus
en hiver, quand le temps est mauvais, nous avons tou10urs plus ou moms de
difficulté A avoir des wagons d’une fagon régullére

, Ce sont 1A des cas de combustion plus ou moins ouverte; mais, comme
- on verra plus loin, tous les charbons, méme sans élévation perceptible de
température, sont dans un état de combustion lente pendant certainement
plusieurs mois aprés leur sortie de la mine et cette combustlon entraine
naturellement une détérioration. :

Les accidents sur cargos ont beaucoup diminué dans ces derniéres
années, grice surtout a la grande rapidité .des voyages-et & une meilleure
connaissance des précautions A prendre. Mais A terre, et notamment au
Canada, les accidents dis au chauffage des charbons augmentent proba-
blement. :

Dans tous les grands pays industriels, toutes les grosses entrepnses
sont plus ou moins obligées d’avoir de grandes réserves de charbon. Les

-t
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amirautés ont des réserves de guerre; les industriels ont des stocks pour -

parer aux ennuis amenés par les gréves des mines ou des chemins de fer, ou
plus simplement pour avoir un volant contre les variations de prix ou de
livraison. ~

Au Canada, la nature de nos hivers nous oblige presque absolument a
emmagasiner de grandes quantités de charbon, surtout dans les villes comme
Montréal ol le charbon arrive relativement & bon marché en été par bateaux,
mais ol son prix devient pr&que prohibitif en hiver, quand il arrive par

wagons.
Une compagnie de chemin de fer emmagasine 3 elle seule 3 Montréal,

200,000 a 250 000 tonnes de charbon chaque hiver; elle dépense des sommes

considérables pour éviter les incendies; elle a beaucoup d'ennuis et les
pertes par détériorations sont énormes. Toutes les compagnies de chemins
de fer, tous les marchands de charbon, tous les gros consommateurs doivent
aussi emmagasiner du charbon.

Tout cela suffit pour montrer la grande importance de la question
et pour montrer aussi que tout renseignement nouveau qui aménerait la
réduction des pertes en tas, ne serait-ce que d'une cent par tonne, contn-
buerait & augmenter la richesse nationale.

Le charbon des houilléres de -Hamstead dont nous avons parlé plus
haut, étant extrémement apte ‘A s’enflammer spontanément, fournit un
bon point de départ dans 1'étude de la question. Messieurs Haldane et
Meachem ont donné beaucoup d’excellents renseignements a cet égard.!

Ils signalent que la température moyenne de l'air est de 60° F au pied
du puits d’entrée d'air et de 77° F dans la galerie de retour d’air. - La tem-
pérature naturelle de la couche vierge au fond du puits n'’est que de 68° F,

de sorte que cette élévation de température ne peut pas provenir entiére-

ment de la chaleur naturelle de la couche; au contraire la couche s’échauffe
graduellement dans la mine. “Le charbon qui se trouve derriére une face
exposée A l'air, s’échauffe graduellement d'un mois A 1'autre et d’une année
3 l'autre. C’est ainsi qu'en deux endroits 3 c6té d’une galerie maitresse,
la température au fond des sondages de 10 pieds était de 66° F en 1894 et
de 83° F et 90° en 1898.”

Ces auteurs calculent que chaque pied cube d’air qui sort de la mine
enléve une unité de chaleur (British Thermal Unit). Dans cette quantité
de chaleur, les hommes. chevaux et chandelles figurent pour 7 pour cent;
les tassements de couches susjacentes pour 10 pour cent et les frottements

de l'air pour 2 pour cent. Il reste donc 80 pour cent A expliquer. “La *

seule autre source possible de chaleur dans la mine est 1'action chimique
de l'air sur le charbon et les autres matériaux exposés.” ’ :
On prit les températures en divers endroits des galeries'd’aérage et on

1 “Observations on the Relation of Underground Temperature and Spontaneous Fires in the Coal to
Oxidation and to the Causes which Favour it”, par J.-S. Haldane, M.D., F.R.S,, et F.-G. Meachem, M.I.M.E.,
Trans. Inst. M.E., 1898, vol. XVI, pp. 457-492.

-
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fit -I'analyse des échantillons d’air qu’on préleva aux mémes endroits.
- Les analyses montrent qu'au fur et 3 mesure qu'on avance dans la mine,
I'air perd son oxygéne et se charge de gaz carbonique, la perte moyenne
étant d’environ 3-13 fois le gain (dans la plupart dés houilléres le rapport
est d'environ 1. 6) Le tableau XX, ci-dessous, montre clairement la
relation intime qu1 existe entre les élévations de température et les pertes
en oxygéne:— :

TABLEAU XX
Température '_ Pertes en oxygéne, Tem ratures Pertes en oxygéne.
©55%F. e i, ceeeaas +.0:00% Eé ...................... ..0:36%
5 S PR 16 - | 8 .......... Meeeeassrrtanns 7
73 ....... beerenennraeeaes 0-25 2 K J A PP 0-88
L S 0-37 83 it e 1.-70

La température de I'air qui circule dans la mine n’augmente pas uni-

-formément A mesure qu’on avance, car les retours d’air des fronts de taille
sont refroidis de temps en temps par des fuites venant des galeries d’arrivée
.d’air. de sorte que le pied du puits d’aérage n'est pas du tout le point le plus
chaud de la mine. , .

. Haldane et Meachem ont également fait des essais de laboratoire sur
ce méme charbon. Ils ont rempli une bouteille d’environ un “quart”

avec du charbon grossiérement pulvérisé et I'ont scellé aprés 'avoir mis en -

- cofr;munication avec un manométre & mercure. Ils ont trouvé que la pres-
sion de I'air dans la bouteille diminuait constamment pendant un certain
temps (2 moins que le charbon mis en bouteille soit trés frais, auquel cas
la pression monte d’abord par suite du dégagement d’hydrocarbures),
‘et une analyse du gaz résiduel montra que c’était presque de I'azote pur.

Le tableau XXI, ci-dessous, montre la marche de ce genre d'expérience.
Le charbon qui était resté en morceaux dans le laboratoire trois mois aprés
sa sortie de la mine, fut broyé dans un mortier et exposé pendant trois

heures 3 l'air en mince couche de facon 2 laisser les gaz s’échapper, avant

de mettre en bouteille. La température dans la bouteille était de 54° F.
environ. Les lectures de pression furent corrigées d'aprés les variations
de température et de pression atmosphérxques

" TABLEAU XXI

Temps écoulé " Pression né- Temps écoulé Pression né-
aprés la fer- gative en pou- aprés la fer- © . - gative en pou-
meture de la : ces de mercure meture de la . ces de mercure
bouteille i bouteille : - R
1 heure..... cees 4 jours....... heeeeens ...5+5 pouces
5 heures......T 5 ., .
12, 6 ,
24 7
36 , 9 ,
48 1,
56 , 24
72, 6 mois
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L’analyse du gaz résiduel est donnée par le tableau XXII.
‘ | TABLEAU XXII o

. Constituents Pour cent
DXy oM. e et veeenennaensensoneasansnsonssoencsnsesansensn PP 0-07
Gaz CarbOmIQUe. oo eet ittt ittt ittt ettt e et eeeaennanaas 1.28
Méethame. .. civreiiiiiieiiiiitiecnnsssancssosscnerasssaonscsannsnas 0-65
Oxyde de carbome. ..oovviii it iereiiinniosessnossarosassaesnnasnees 0-04
X0 e 1 97.96.

'Cet essai montre, comme I'avait déja annoncé le Dr Richters en 1868,
que le charbon absorbe I'oxygéne probablement avec dégagement de cha-
leur; de méme dans la mine la diminution de 1'oxygéne dans l'air est accom-
pagnée d'une élévation de température.

Dans une autre série d'expérience, Haldane et Meachem ont fait passer:
un courant d’air, de débit mesuré, A travers une couche de charbon placée
dans une bouteille, la bouteille étant plongée dans un bain d’eau & tempé-
rature réglée et constante. Ils prélevaient de temps en temps des échan--

- tillons de I'air ayant passé dans la bouteille et en faisaient I'analyse. Le

tableau XXIII montre les résultats de deux de ces expériences. -

TABLEAUXXIIT
. Expérience I avec. 0-92 livres de charbon ﬁnement pulvensé sorti de la
mine depuis 4 jours et fraichement pulvérisé.

Tem- |- Temps Débit du - Oxygéne’
péra- écoulé courant Perte Gain en Méthane et | absorbé par
ture aprés la d’air par en gaz car- oxyde de tonne de
du pulvéri- heure. oxygéne bonique. carbone charbon et
bain sation par heure
°F. Heures Pieds cub. P. cent P. cent P. cent Pieds cub.
59 2 0-091 1-10 0-07 0-290 2-45
59 - S 0-131 0-72 0-02 —_ 2-30
59 8 0-080 1-00 0-05 _— 1-95
60 20 0-114 0-46 0-04 S 1-26*
101 25 0-114 1.29 0-05 0-075 3.58
108 29 0-114 1-48 0-12 0-100 4-11
125 32 0-103 218 0-10 0-110 5-59

*Courant d’air arrété pendant 12 heures aprés la derniére expérience.

Expérience II, avec 2.7 livres de charbon pulvérisé (méme échantillon
que 'expérience précédente) sorti de la mine depuis 3 mois et pulvérisé quelques
heures avant I'expérience.

Tem- | Debit : Oxygéne
péra- | 4 o rant | ~ Perte Gain en . de absorbé par
ture drai en .gaz Méthane e tonne de
du f.m oxygéne carboni- . carbone charbon et
bain | Parheure que : par heure
°F. Pieds cub. P. cent P. cent P. cent P. cent Pieds cub.
59 0-078 0-40 0-09 0-00 0-00 0-26
160 5-31 0-67 0-07 0-14 3-70

0-084
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- Un échantillon de charbon provenant d’un autre puits et qux était
resté en morceaux dans le laboratoire pendant environ deux ans, absorba
encore de l'oxygéne quand on le pulvérisa.

Haldane et Meachem ont tiré de ces expénences des conclusions im-
portantes. - -

(1) La vitesse d’absorptlon de l’oxygéne par le charbon est proportxon-
nelle A la pression résiduelle de I'oxygéne dans le milieu ambiant.

(2) Cette vitesse double A peu prés pour chaque élévation de tempé-
rature de 30° F. .

(3) A une température donnée, cette vitesse décroit avec le temps;
4 59°F. elle diminue de moitié en 20 heures.

4 L absorptxon de 'oxygéne se fait A la surface, de sorte qu’'un mor-
ceau de charbon qui a été exposé A I'air pendant 2 ans absorbe de nouvelles
quantités d’oxygéne quand on expose de nouvelles surfaces A I'air par un

broyage. )
Les expériences d’oll on a tiré ces chiffres sont sujettes A critique, mais

il est certain que ces chiffres varieraient avec chaque échantillon de charbon, -

Cependant les conclusions générales sont problablement exactes, et nous
pouvons nous en souvenir pour commencer 'étude des‘conditions dans les-
quelles se trouve le charbon en tas.

Un tas de charbon est en lui-méme un trés mauvais conducteur de la
chaleur. C'estainsi, par exemple, que la neige peut rester toute ’année sous
un tas de charbon. - On m’a signalé le cas d’un charbon mis en tas pendant
I'hiver dans I'ile du Cape Breton, amené 3 Montréal le printemps ou 1'été
suivant, remis en tas, et contenant encore de la neige du Cap Breton lors-
qu’on a attaqué le tas pour la consommation. De méme, on a I'habitude

de se rendre compte de la température d'un tas de charbon par des barres

de fer plantées dans les tas; oril n’est pas rare de trouver des feux dans un

tas,’d 3 ou 4 pieds d’une barre froide. Nous pouvons donc négliger la’

conductibilité du charbon lui-méme et admettre que le seul moyen, par
lequel la chaleur engendrée dans un tas puisse s’échapper, est les courants
"d’air. De méme, A cause de cette mauvaise conductibilité, quand un tas
est fait, la température atmosphérxque a une trés faible action au-dessous
~de la surface, sauf par les courants d’air.
Nous considérerons maintenant un tas de charbon au travers duquel
il existe une légére circulation d’air.
Alors:—(1) A moins que les- surfaces exposées soient dé]é oxydées,
le charbon absorbera I'oxygéne de 'air et il se dégagera de la chaleur.
" (2) A moins que cefte chaleur d'oxydation en soit enlevée au fur et 2
mesure par le courant d’air, la température du charbon s’élévera. .
"(3) Si la température s’éléve, la vitesse d’oxydation s’accroit; il se
dégage plus de chaleur, si bien que plus le charbon est chaud, plus il a
tendance A s'échauffer encore & moins qu'un phénoméne secondaire n'in-
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tervienne pour refroidir le charbon. L'accroissement de vitesse de 'oxy-

. dation avec la température variera d’'un charbon & I'autre et bien que la

vitesse d’oxydation puisse ne pas doubler pour chaque élévation de 30° F.,
comme ce serait le cas avec'le charbon d’'Hamstead, 1’accroissement de
vitesse est certainement rapide. - Dans le cas de réactions chimiques entre
substances en contact intime, comme par exemple dans les solutions, la
vitesse de réaction double approximativement pour chaque 18° F., d'élé-
vation de température.

(4) A mesure que la température du charbon s’éléve, le nombre de ses

- éléments qui peuvent briller avec une vitesse notable s’accroit.

(5) A une température donnée la vitesse d'oxydation du charbon,

. c'est-a-dire la vitesse de dégagement de chaleur, décroit avec le temps, ce

qui provient, naturellement, de I'achévement graduel de l'oxydation des

~ éléments facilement oxydables du charbon.

(6) Plus la température s’éléve et plus loxydatxon est rapide, plus
le courant d’air doit &tre fort pour amener I'oxygéne nécessaire. En méme

_ temps, plus la température d’un point donné dans un tas de charbon est au-

dessus de la température du reste du tas et de I’air extérieur, plus les cou-
rants de convection s'établiront avec vigueur. Un point chaud d'un tas
peut donc se guérir lui-méme en faisant naitre des courants de convection
suffisants non seulement pour amener l'oxygéne nécessaire, mais encore
pour emmener la chaleur plus vite qu’'elle ne se dégage, et de cette fagon
pour refroidir le point chaud.

- Généralement, aprés que le tas de charbon est fait, la température
monte légérement partout 3 l'intérieur du tas, l'oxydation du charbon
frais étant relativement rapide; peu de temps aprés, grice 3 I'achévement
graduel de 'oxydation des surfaces exposées et A I'effet refroidissant des

courants de convection, la tempﬁrature cesse de monter et le charbon com-
mence A se refroidir pour revenir peu 3 peu 3 la température atmosphé-
rique. De temps en temps, cependant, il arrive que le premier échauffe-
ment améne le charbon au-dessus de ce qu'on peut appeler la température
critique; l'oxydation est alors si rapide que les influences retardataires
et refroidissantes sont insuffisantes et le charbon devient de plus en plus
chaud et entre finalement en combustion ouverte.

Un tas de charbon aura tendance A prendre feu si:—

(@) Le charbon est de nature facilement oxydable.

() Les surfaces exposées du charbon sont grandes.

(¢) L'air arrive assez vite pour fournir l'air nécessaire mais pas plus
vite.

(d) La chaleur engendrée ne peut pas s’échapper famlement.

(e) La température initiale est élevée.

Reprenons ces diverses conditions. (a) est confirmée par le professeur

Fischer de Géttingen, qui déclare que les charbons qui absorbent facile-
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‘ment le brome sont ceux qui ont le plus de tendance 4 s’oxyder rapidement

' et A prendre feu spontanément. Il recommande, comme essai pratique, .
- de secouer pendant cinq minutes un gramme de charbon finement pulvérisé

avec 20 c.c. d’une solution demi-normale de brome. Si I'odeur de brome a
disparu, le charbon a tendance & s’oxyder rapidement et est dangereux a
mettre en tas. Le prof. Lewes déclare qu'un charbon qui gagne plus de
2% de son poxds quand on le chauffe & 250° F. pendant trois heur&s, est
dangereux.

(b) Ainsi. que nous I'avons montré précédemment I'oxydation du
charbon est un phénoméne de surface, et plus la surface exposée est grande,
plus le phénoméne est rapide. Les tas de charbon en morceaux prennent
rarement, sinon jamais feu; le danger vient des charbons menus ou des

tout venants de la mine pour lesquels les surfaces exposées sont beaucoup

plus grandes pour un poids donné. Dans les soutes de navires, les feux
" prennent généralement dans les tas de charbon brisé qui se forment sous les
écoutilles pendant le chargement. On sait que les déchets de coton im-
prégnés d’huile peuvent s’enflammer d’eux<mémes. Il y a 13 également

une substance oxydable ayant une grande surface & I'air pour un faxble .

poids. -

(c) et (@). Cest surtout dans les gros tas que ces conditions peuvent
se rencontrer. La chaleur, en effet, ne s’en échappe pas facilement, et si
la circulation de I'air peut étre trop rapide en un point, et trop lente en un
autre, il y a une probabilité d’autant plus grande pour qu’en un point dé-

. terminé I’air arrive juste avec la vitesse critique. L’augmentation de danger

provenant de la hauteur et de la grandeur des tas a été démontrée A plu-
sieurs reprises. La preuve la plus frappante nous en a été donnée par
H. Fayol.!

- On trouvera un exposé des beaux travaux de H. Fayol & Commentry, .

en Ffance, dans le mémoire du prof. Threlfall que nous avons déja cité,

ou encore dans le rapport pour 1897 de la Commission Royale de la Nouvelle ‘

Galles du Sud. -

"Fayol construisit un tas de charbon menu fra‘l‘chement sorti de la mine
de Commentry; ce tas avait 40 métres de long, sa hauteur allait de 40 métres
3 O, et sa largeur au sommet était d'un métre. Tous les jours on prenait
la pression atmosphérique ainsi que les températures en 11 points diffé-
rents du tas. La figure 3 reproduit une coupe verticale du tas avec les
points d’observation; ‘les courbes de températures journalidres prises pen-
dant 90 jours, (nous n’avons reproduit que six de ces courbes sur zone, de
fagon & éviter la confusion); la courbe des pressions atmosphériques pen-
dant la méme période; et enfin les coupes longitudinales et transversales
du tas montrant les courbes isothermes 2 la fin des expériences.

1*Ftudes sur I'altération et la combustion de la houille exposée 3 1'air”, Bull. Soc. Industrie Mxnéxale. '

seconde eérie, vol. 8, troisiéme partie, 1879.
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. On voit par ces courbes que la température croit avec la hauteur du tas,’
et que les températures les plus élevées se trouvent sous la plus grande

1 ] i LR | L} T

506 b

L L.-sﬂdund Scction oy Hesp
. & Pounty of Obgevvation

Y U N S B

T 1 1 LN SRS SERNE BN mamg |
White awd Yetlow Fms"
Evalution of Colowrless Gas

" wilh Odeer of Petrelevm e

.
.
.

"o L skou.us Isethermals agtes
iy
nf F ° iy n -

e

[ T
. (114

T %

38
E
£
20 S ecmcwe®
.‘ L telmrme e “'y.n\&
Temp
o | .
.

5 .

PN WS T S SN DU W SR SR SHU NN WA SN SR SHUN SN N SN N

D R L L T T R |

Longitudinat & Transverse Secteens of Heaps

Sranding GO Duys

cmememia.,
e - ..
- - '~

- -
.- tee g ememe
. -

® § o f 20 35 30 35 4

o 50 45 (0 45 20 ) W 35 QeDaqy

Fig. 3. Courbes indiquant les températures du tas de charbon.
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le charbon se refroidit rapidement et sa tempéi'ature s'abaisse pour rejoin-

dre plus tard & peu prés la température atmosphérique. Jusqu’a une hau-
teur de 3 2 4 métres la température s’éléve pendant un certain temps puis

tombe A nouveau sans jamais atteindre 60° ou 70° C. Au deld de 4 métres .

la température continue 3 s'élever et finalement le tas prend feu.
Fayol dit: “Quelle que soit la provenance du charbon dans la mine,

.quelle que soit sa teneur en cendres, ou la nature de ses cendres, le charbon

mis en tas 2 P'air s’échauffe toujours & peu prés de la méme fagon, et semble

, suivre dans son échauffement des lois & peu prés constantes. -Les influences -

atmosphériques, chaleur ou froid, sécheresse ou humidité, n’ont pas été
assez marquées pour étre sensibles.”
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Fig. 4. Courbe montrant Ia relatlon entre Ia grandeur du cargo charbonmer et le

danger d’incendie. -

Avec le charbon menu de Commentry, il n'y a pas de combustlon
spontanée dans les tas de moins de 6 pieds } de haut; mais quand la hauteur
dépasse 13 pieds, la combustion spontanée se produit presque toujours.
Ce fait qu'il y a une hauteur limite au deld de laquelle il est dangereux
d’entasser le charbon, a été confirmé A plusieurs reprises.

La Commission de la Nouvelle Galles du Sud a mis en lumiére ce méme
fait, I'accroissement du danger avec la hauteur des tas, d’une toute autre
fagon. Elle a collationné les statistiques de 2149 expéditions de charbon,

_ sur lesquelles 13 donnérent naissance & des feux ou 3 des échauffements.

La fig. 4 donne une courbe montrant la proportion d’accidents pour chaque
dimension deé cargo. Cette courbe indique clairement que, dans les con-
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ditions ot ces bateaux ont été chargés. le danger d’échauffement ou de feu
augmente trés vite quand le tonnage du cargo dépasse 3000 tonnes.

(e) C'est la Commission de la Nouvelle Galles du Sud qui anﬁonga '

la premiére le danger d'une haute température initiale. Son attention
ayant été attirée par I'épidémie d’accidents qui marqua 1'été particuliére-
ment chaud . de 1895-6, elle put démontrer par ses statistiques que les

incendies spontanés des cargos correspondaient aux températures maximum.

Le professeur Threlfall a utilisé les renseignements présentés 4 la Com-
mission Royale britannique, en 1876, par E. Cooper Rundell, pour préparer
les courbes de la figure 5. La courbe en trait plein montre les accidents
d’incendie ou d’échauffement qui se sont produits dans les navires avant de
quitter les ports britanniques; les abscisses indiquent les mois de 1’année,
et les ordonnées la proportion d’accidents dans les voyages de 500 tonnes

de charbon et au dela qui ont traversé I'équateur et le canal de Suez. Les

chiffres qui ont servi a tracer cette courbe couvrent une période de 3 ans
et portent sur 4898 voyages avec 102 accidents. La courbe pointillée
donne la température moyenne dans l'année.
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Fig. 5. Courbe montrant la relation eftre l’éboque du chargement du cargo charbonnier
et le danger d'incendie.

Ces courbes montrent, sans qu'il y ait de doute possible, la relation
intime qui relie la proportion d'accidents A la température.

Il n'est pas aussi facile de démontrer la méme chose pour les tas de
charbon A terre. Un tas de charbon se contruit peu 3 peu sans qu’on

tienne compte des dates ou des températures. Mon attention a été appelée
autrefois sur un tas de charbon qui avait chauffé assez rapidement et qui,

ayant été construit (au Canada) vers la fin de septembre ou le début d’oc-
tobre, aurait pu &tre envisagé comme formé de charbon froid au début.
Mon enquéte m’a appris que ce charbon était en réalité déja assez chaud
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(on a estimé sa température 4 90° F) quand on I'a déchargé du steamer,

. mais que personne n’avait signalé ce fait a I’époque.

A cet égard on peut citer une expérience de Fayol. Il ‘montra qu’en
chauffant du charbon 3 une haute température initiale, inférieure cependant
au point d’ignition, il devenait extrémement facile de lui faire prendre feu
spontanément, méme dans de petits tas. Clest peut-étre l'expérience

" la plus concluante qu'on ait fait sur l’mﬂuence de laxr sur la combustion

spontanée.

Fayol fit un tas conique contenant de 70 & 100 pleds cubes de charbon;
le tas reposait sur le sol et était entouré d'un fossé qu'on pouvait remplxr.
d’eau.  On recouvrit le charbon d'un'couvercle assez large pour entourer
tout le tas et plonger dans le fossé, si bien que le tas était hermétiquement
séparé de l’air environnant. Dans un essai on chauffa le charbon 3 envi-
ron 100°C. Le couvercle étant en position, on y fit quelques trous par
lesquels on fit passer de I'air & volonté et par lesquels on observa les tempé-

- ratures. - Quand les trous étaient ouverts, la température montait; quand

ils étaient fermés, la température descendait. Quand les trous restaient

. ouverts pendant deux jours, il se produisait une combustion spontanée.

Le feu s’éteignait si on fermait les trous et si on laissant la température

‘ ~ descendre 2 60°C.

On connait trés mal les oomposés chlrmques réels qui constituent le

" charbon, bien qu’on ait fait de nombreux travaux sur les produits de dé-

composition du charbon par la chaleur. .On a traité le charbon par les

“acides, les alcalis, I'éther, 1'alcool, la pyridine et autres dissolvants; les

extraits en ont été examinés, mais les résultats obtenus ne sont pas encore
trés importants. Il est certain cependant que plusieurs charbons contien-
nent des hydrocarbures non saturés et des aldéhydes, c’est-a-dire des subs-

' tances facilement oxydables, 'oxygéne s’ajoutant simplement 2 la molécule,

sans qu'il y ait dégagement de gaz carbonique ou d’eau. Ces composés
non saturés sont décelés par leur pouvoir d’absorption du brome, ainsi
que le montrent les expériences de Fischer que nous avons décrites. = L'oxy-
dation des aldéhydes donne des acides, et on a montré que les charbons
altérés A I'air donnent des acides organiques.

Bien que les travaux sur l'altération des charbons 3 I'air soient trés
nombreux, les résultats en sont difficiles & résumer A classer ou 3 discuter.
Ces travaux ont porté sur des charbons de tous les ﬁges et de toute nature
et les conditions des essais ont été si variables et si incertains qu 'on peut
tirer trés peu de conclusions d’ensemble.

Les variations chimiques qui se produisent dans le charbon quandilya
absorption d’oxygéne, sont plus faciles & observer quand les phénomeénes
sont rapides, c'est-d-dire & des températures plus élevées. Le D~ Richters
de Waldenburg! chauffa 2 grammes de charbon 2 coke 3 110°C. pendant 10

1 Poly, Jourpal de Dingler, vol. 190, p. 398, déc. 1868. Le rapport de la Commlsslon de 1a Nouvelle

Galles du Sud donne 1a traduction des divers mémoires de Richters.
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heures dans un courant d'air sec et débarrassé de tout gaz carbonique.
Il recueillit tout le gaz carbonique et toute la vapeur d’eau produite. I1-
trouva que le charbon avait gagné 4-21 pour cent de son poids. "Le ta-

bleau XXIV donne les analyses du charbon avant et aprés le chauffage. = oy

N
AT RS TR N R

. ’ TABLEAU XXIV N
: - 104-21 parties en poids - ts
Charbon séché A I'étuve Charbon chauffé de charbon chauffé, - - -
. . . . ) ] contenant, donc
A A : % parties )
Carbone.....lveevaeenncnnnn. 86-82 . 82.19 85-65 -
Hydrogéne......ooeevneranns 426 . 3-38 . 3.52
Oxygéne (et Azote)........... 6-40 11-96 12.47
Cendres........ovevveneennn, 2.52 2-47 . . 2.57
Total.e...uneennse....100-00 1000-00 104-21
Ainsi le charbon avait perdu 0-74 pour cent de son poids d’hydrogéne ot

et 1.17 pour cent de carbone, mais avait gagné 6-07 pour cent d’oxygéne.
L’eau produite correspondait cependant & 0-66 pour cent d’hydrogéne et
le gaz carbonique 4 1-25 pour cent. Ces expériences montrent toutefois
-qu’en chauffant du charbon dans I'air, tout le carbone et tout I’ hydrogéne
qui s’en vont, s’en vont par oxydation. '
Le D Richters montra également que le charbon tend a absorber le
gaz carbonique aussi bien que I'oxygéne, et que son aﬁimté pour I' oxygéne
change par I'absorption de gaz carbonique.
- H. Fayol a fait des travaux analogues sur I'oxydation du charbon .
chauffé. En chauffant du charbon pendant une longue période il étudia
la courbe des variations de poids d’aprés chaque élément constitutif. La
figure 6 représente quelques-uns de ses résultats. U
I1 trouva que lorsque le charbon est d’abord chauffé dans l'air é 200° i B
C., il perd rapidement son eau hygroscopique; il absorbe également de :
'oxygéne, et augmente ainsi de poids, rapidement d’abord, mais plus lente-
ment ensuite. Mais il perd aussi du poids & cause de sa lente ‘combustion
et du départ du gaz carbomque et de 'eau; cette perte est trés lente au
~ début, mais au bout de cinq jours elle est trés rapide. Le résultat brut
de ces divers changements est représenté par la courbe en trait plein:
le charbon perd d’abord rapidement du poids (jusqu’au départ de toute son -
eau), puis il regagne assez rapidement pendant deux ou trois jours; enfin
il perd du poids trés lentement pendant sept jours au bout desquels la perte )
de poids devient trés rapide. : 3
Toutes ces réactions qui se passerit 3 haute température ont proba- - .
blement lieu aussi 3 la température ordmalre, mais beaucoup plus lente-
ment,
Il ne semble pas qu'on posséde actuellement de chiffres montrant la
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relation qui existe entre labsorptlon d oxygéne et la quantité de chaleur
dégagée.

g L'oxydation du charbon, telle que l'ont illustré les travaux de Richters,
' de Fayol, d'Haldane et de Meachem, semble devoir &tre suffisante pour
expliquer les phénoménes d’altération A I’air et de combustion spontanée.

‘Ma]gré tout, I'opinion générale, justifiée ou non, veut qu'il existe en dehors

de Toxydation du charbon une autre cause explicative des incendies de
charbon. Quelques auteurs semblent méme croire que cette derniére cause
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Fi ig. 6 Courbes montrant les éléments de variation de poids d‘un charbon chauffé.

Eléments de la courbe de variations de poids du charbon Commentry, pulvérisé et expoé a I'air A 200°C.
A -Courbe de vanation de poids, tel qu'observée.
. due a I'absorption de I'oxygéne
s C - . l1a perte d’eau hygrométrique.
D - . par combustion lente.

.- .
.“ o a“ a

doit étre suffisante pour échauffer le charbon jusqu'a sa température d’igni-
- tion. C'est une théorie extrémement improbable; il est beaucoup plus
vraisemblable qu'il suffise que le charbon soit porté 4 une température
encore bien inférieure A la température d’ignition mais assez élevée cepen-
dant pour, que l'oxydation du charbon devienne assez rapide pour amener
finalement la température du charbon jusqu'’au point d'ignition. = .~ .
Nous étudierons donc maintenant les diverses fagons par lesquelles un
charbon peut recevoir un échauffement initial.
(1) Gaz occlus.—On sait que le métal palladium peut absorber a'la
température et A la pression ordinaires prés de 900 fois son volume d’hydro-

- géne. Ce gaz ne semble pas former réellement un composé chimique avec

le palladium; il semble plutét se dissoudre ou peut-&tre se condenser A la ‘
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surface. On dit qu'il est occlus. Quand un gaz devient occlus, il y a . .
souvent dégagement de chaleur. ' ' ‘

Le charbon de bois peut absorber de grandes quantités de gaz divers,
la quantité absorbée augmentant A peu prés proportionnellement 3 la pres-

_sion. La quantité de chaleur qui se dégage pendant cette occlusion est 3
peu prés égale A celle qui se dégage dans la dissolution ou la liquéfaction
du gaz. Du charbon de noix de coco, par exemple, absorbe prés de 100.
fois son volume de gaz carbonique A la pression et 3 la température ordi-
naires et dégage environ 150 calories par gramme de gaz absorbé.

‘Le charbon de bois fratchement préparé et refroidi A I'abri- de l'air
est trés sujet A prendre feu spontanément quand on le met en grands tas,
ce qui s’explique par la chaleur dégagée lors de 'occlusion de 'oxygéne
et de l'azote de l'air. L'oxydation réelle du charbon est probablement
négligeable jusqu'a ce qu’on arrive A une température élevée. Voila donc
un cas dans lequel le carbone est amené i sa température d'ignition par la
chaleur dégagée par l'occlusion de gaz.

Le charbon contient une grande quantité de carbone. mais probable-
ment tout A I'état ‘de combinaison. Le charbon n'absorbe certainement
pas les gaz avec une puissance comparable A celle des charbons de bois
ordinaires. -

" On a fait un grand nombre d’analyses de gaz extraits du charbon,
mais les expériences sont peu concluantes.

Quand le charbon reste exposé A I'air pendant I’ abatage au fond de la
mine, il dégage toujours des hydrocarbures, souvent en grande quantité
et pendant un temps considérable, ce qui réduit d’ailleurs son pouvoir
calorifique. Rien n’empéche cependant de penser que ces gaz étaient -
mécaniquement enfermés sous une grande pression dans les pores du char-
bon, et qu'ils s'échappent lorsque la pression diminue. Quand le charbon
est exposé A I'air, non seulement il perd des hydrocarbures, mais il absorbe
de I'oxygéne et de I'azote; la proportion d’oxygéne étant plus grande que
dans I'air, cette absorption peut étre simplement un diffusion de l'air dans
les pores du charbon, accompagnée d'une oxydation du charbon par I'oxy-
géne en excds. Si on place alors le charbon dans une cloche pneumatique, -
on pourra extraire les gaz; oxygéne, azote, hydrocarbures, etc.

La méthode cruciale qui permet de distinguer entre les gaz mécanique-
ment inclus dans les pores et les gaz occlus, consiste en ce fait que les gaz
mécaniquement inclus ne peuvent pas occuper un plus grand volume,
sous la pression ol ils sont enfermés, que celui des pores qui les renferment,
tandis que les gaz occlus peuvent occuper un plus grand volume; par exem-
Ple, le palladium, ainsi que nous I'avons dit, absorbe plusieurs centaines
de fois son volume d’hydrogéne. ~

Nous ne pouvons pas nous rendre compte de la fagon dont les hydro-
carbures en question sont contenus dans le charbon, attendu que nous
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n’avons aucun moyen de connaitre la pression a laquelle xls ont été soumis. .

Le tableau XXV donne quelques exemples de gaz extraits du charbon

"“aux températures ordinaires. Ces chiffres montrent que le volume total

d’oxygéne et dazote qu’on -peut extraire du charbon est si petit qu'il ne

résout pas la question de savoir si les gaz sont occlus ou mécaniquement . .

empnsonnés La difficulté qu'il y a A séparer les gaz provenant du charbon,
de I'air du récipient qui le contient, rend impossible méme la détermination

" du volume de ces gaz. - Il faudrait que le récxplent soit rempli d’eau ou
~de mercure avant P'extraction.. :
Le tableau montre clairement que le charbon frais contient une grande
" quantité de méthane et que le charbon anciennement exposé 2 I'air en con-
" ‘tient trés peu.- :
 Bedson et Trowbridge qui travailla sous sa direction, ont fréquemment .
-, trouvé que le rapport de I'oxygéne 3 I’azote était plus grand dans les gaz
. extraits du charbon que dans l'air; ce serait une forte preuve & 'appui de
- . la théorie de Bedson, suivant laquelle l'oxygéne et peut-&tre I'azote, mais =

proportionnellement surtout l’oxygéne, seraient réellement occ]us par le
charbon - : -

: - La plupart des expérlmentateurs ont trouvé, dans presque tous leurs
essais, que la proportion d’oxygéne dans les gaz extraits, était plus faible

que dans.l'air. Comme on sait que I'oxygéne est relativement prompt a

~_entrer en combinaison avec le charbon, ce manque d’oxygéne ne renverse
" pas forcément la théorie de Bedson; sa théorie se confirme plutbt par le

fait qu’on trouve parfois un excés d’oxygéne. S'il y a de I'oxygéne occlus,
et en proportion plus grande, relativement a I'azote, qu'il existe dans I'air,
les expériences que nous venons de citer indiquent que dans la majorité
des cas, I'oxygéne occlus se combine si rapidement avec le charbon, qu’il y a
un manque d’oxygéne dans les gaz qu’on peut extraire par le vide. .

L’azote est toujours en excés par rapport 3 'oxygéne quand le charbon i
a été chauffé avant d’en extraire les gaz, car r oxydatlon est beaucoup plus
' raplde aux hautes températures.

* La discussion précédente nous ‘améne & ]a concluswn que la quantité

d air occlus par le charbon est si petite que la chaleur dégagée par cette oc-

clusion ne peut étre importante; mais on doit tenir compte d’un phéno-

-meéne secondaire. dans lequel I'oxygéne occlus n'est probablement pas

négligeable. -

V) Oxydation accélérée par Pocclusion. Quand deux ou pluswurs gaz

- sont occlus dans la méme substance, ils viennent en contact si intime qu’ils
__ peuvent se combiner avec une notable vitesse, alors que simplement mé-
langés 3 I'état de gaz, la combinaison serait inappréciable. Le noir de pla-

tme, les allumeurs automatiques de bec de gaz et certains briquets sont des

. exemples bien connus de ce type de réaction. _Le noir de platine exposé -
- & I'air absorbe de l'oxygéne; placé dans un courant de gaz d’'éclairage ou
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TABLEAU XXV

I L Y R o SR R o

EXPERIMENTATEUR................... b BEDsON (1) . ;‘i‘t’,‘c”;  PARRETBAKER(3) .
gl a0 N v (2) '
Charbon. .......covveeseenenn. LoloAa | a B c ¢ | o | p | E | E
IR . Fraiche- . ‘ Chantier - .| Chantier |~ " | Chantier
B Age du charbon.. ... P I 12 1 Plusieurs mois ? Sondage | vieux de.| Sondage | vieux de | Sondage. | vieux de
v C abattu : récent 2 ans récent 2ans récent. 2ans
a Poids du charbon envoyé ......gramma ? ? 296 | 261 209 220 | 205 231 | 108
PARTIE I.—DERNIERE PORTION D’AIR EXTRAITE DU RECIPIENT.
E Nombre de jours pendant lesquels le char-
? bon est resté enfermé dans le récipient, : I oL R
4 avant I'extraction...............c..... , ? - 1 9 14 02 F T 1
B C.C. de gaz par 100 grammes de charbon. .| — — 74 se.2 | 462 | 814 | 164 | 855 | 357
: Composition du gaz— '~ .- ' - N - R
i Méthane.......... e Z L'air du récipient avait 161 22.53 .......... 2179 | Ba97 |t “.
: Oxyde de carbone................. % été déplacé par le mer- 3.0 3.92 4.15 - 3-86 7-80 | 12.09 -|...... vees”
(3 1 - % cure avant de com- 22-5 5:30 4-46 1.04 .15.50 - 1.11 22:20 .
# AzZote. .e.iviiieiiiiiniiieanaeas %% mencer 1'extraction. 58-4 68:25 91.39° 73-31 76-70 63-63 | 77-80
C.C. d’oxygéne + axote par 100 grammoes ‘ ) S _
de char%n ........... pa .............. 6-0 39.9 44-3 65-0 15-1 55-4 35.7
Manque d'oxygéne, en tant qu'O + A, ‘ : 1 ’ .
comparé aux 21% de l'air............ —-6-8 +413-8 +16-3 419:6 +4.2 419.3 ° | ~-1-2
PARTIE I1.—GAZ ENLEVES PAR LE VIDE.
Nombre de jours pendant lesquels le char- Deux fractions : ,
* bon est resté dans le récipient pour :
laisser dégagerlesgaz......... PP 5 17 30 16 13 8 12 - 10 13 10 -
C.C. de gaz par 100 grammes de charbon 18 14-5 16-2 T 21-3 10-31 7-12 2218 | . 1.08 |  11.26 | = 1.02
Composition de gaz— o .
K?Zthane...?f...........;...... 7| 44-60 3.58 4.52 53-4 59.59 {.......... 86:37 {.....cvnn. 1926 {..........
- Gaz carbonique..................%| ~ 1-65 1-18 0-64 7.0 17-85 80-50 758 |ooviann... 32.09 54-60
Oxyde de carbone......... resnses 2_2 .............................. (L S PR O P P T T I Y
-4 -1 1 - Y 8.99 23.-80 20-91 3.2 4.83 1-30 0:61 [|.oeneennn. 7.32 9.90
AZote. . cviiiiriniveniinannians T 4476 | T1-44 73-93 35.7 17.73 18.20 S544 Jo.enniinn 41.33 35.50
C.C. d'oxygéne + azote 100 grammes ) ' ’ : .
decharxg "".”"”p.ai“.f.”““ 9.7 13-8 15-4 8.3 2.33 1-39 134 |......oin 5.58 0-46 -
Manque d'oxygéne, en tant qu'O + A,, X o , ' P
Comparé au 21% e Iaif .. 1evesee. N o443 | -0 | —t0 | 4128 | —0t | 4143 [ 41009 | 460 | —o08

1 ;“I;es : enfermés da-ns“le charhon et les poussitres de charbon” par P. P, Bedson. Trans. Inst. M. E. 1902, vol. ?(XIV. p. 27.
ng “Les g: enfermés dans le charbon ct certaines poussitres de charbon® par F. G. Trowbridge, J.S.C.I., 1906, vol. )‘XV= p. 1129.
(3) “Les gaz occlus dans le charbon”, par S. W. Parr et P. Barker, Bulletin 32, station expériinentale de l'université de I'Illinois.
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-de vapeur d’alcool, il absorbe égalenient ces substances, qui venant en

contact trés intime avec l'oxygeéne s’oxydent avec une telle rapidité que la

- chaleur dégagée n'a pas le temps de se dissiper et que la température s'éléve
jusqu'au point d’ignition.
Le charbon de bois qu'on a chauffé pour classer tous les gaz occlus et
qu'on refroidit dans une atmosphére de sulfure d’hydrogéne, prend-feu
quand on le met dans une atmosphére d’oxygéne. L’oxygéne se combine
avec le-sulfure d’oxygéne préalablement occlus, bien que ces deux gaz
-mélangés dans les conditions ordinaires ne réaglssent pas l'un sur lautre
" d’une fagon appréciable. ‘
Le charbon fraichement extrait de la mine peut se comparer au char-

bon de bois que nous venons de décrire. Le charbon est saturé d’hydro- -

carbures au lieu de sulfure d’hydrogéne et exposé A I'air au lieu.d’étre mis
dans l'oxygéne; on peut naturellement s'attendre 4 ce que, dans ce cas

également, il y ait' une oxydation accélérée, qui une fois commencée, se

terminera par l'incendie du tas. Méme si le charbon a perdu tous ses
hydrocarbures gazeux, l'oxygéne occlus viendra en contact si intime avec

les €léments facilement oxydables du charbon que le résultat final sera le-

méme.

Le charbon absorbe si peu les gaz que les phénoménes en question-

n’élévent probablement jamais la température jusqu'au point d’ignition,
mais on peut leur attribuer la chaleur initiale dont nous recherchions la
cause. Pour des raisons déja données, I'incendie ne se déclarera que dans
les gros tas.

(3) Oxydation des pyntes.—Une des plus anciennes explications des

incendies spontanés des tas de charbon, et aussi une des plus généralement
admises, attribue ces accidents 4 la décomposition de pyrites contenues
dans le charbon. Des autorités comme Lewes et Threlfall combattent
vigoureusement aujourd’hui toute théorie qui donne un réle prépondérant
aux pyrites.

Les arguments donn& par les deux parties sont 3 peu prés les sui-
vants:—

Presque tous les charbons contiennent des pyrites.

On sait que les pyrites s'oxydent a I'air en présence d humldlté etqu 11
se dégage ainsi de la chaleur. La réaction peut s'écrire ainsi:

2FeS? + 2H?0 + 70*=2FeSO + 2H?SO, mais 1! est probable que la réac- -
tion va, en partie ou totalement, jusqu’a la formation de sulfate ferrique

ou de sulfates basiques. Les pyrites peuvent également se décomposer
de fagon A donner du soufre libre.

La réaction précédente exige de I'eau et le charbon humide passe habi-
tuellement pour &tre plus sujet aux incendies que le charbon sec.

- Les eaux de houilléres contiennent souvent de notables quantités
d’acide sulfurique, ce qui montre que les pyrites se décomposent, .

~

<
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2 - Les tas de charbon exposés aux intempéries présentent souvent des 1
morceaux visibles 4 I'ceil nu de sulfate ferrique, et les trous de ventilation ‘
sont, parait-il, obstrués parfois par des dépdts de soufre libre.

Au contraire il ne semble pas qu'il y ait un rapport entre la quantxté
“de pyrites d’un charbon et sa tendance & prendre feu.

-, Les essais de laboratoire sur l'oxydation du charbon montrent que le -

charbon absorbe 'oxygéne aussi bien et peut-&tre mieux quand il est sec
que quand il est humide; ce serait I'inverse si les pyrites s'oxydaient. De
plus la quantité d’oxygéne absorbée est souvent plus grande que celle qu'exige
'oxydation compléte théorique de toutes les pyrites présentes.

' On sait que des mcendles se sont fréquemment déclarés dans du char-
bon sec.

La chaleur doxydatxon des pyntes est faible; poids pour pmds le

_ charbon donnera & peu prés cinq ou six fois autant de chaleur en s’oxydant

complétement. D’une fagon plus concluante, un poids donné d’oxygéne
dégagera plus de chaleur en se combinant aux éléments immédiatement
* . oxydables du charbon qu’en se combinant aux pyrites. C’est probable-
ment vrai, mais je n’ai connaissance d’aucun travail de recherche qui le
prouve.

Les pyrltes, en se décomposant 2 lalr, peuvent dlﬂimlement atteindre
leur température d’ignition, et encore moins le charbon qui les entoure;

" en fait, on n’a jamais appris qué des tas de pyrites sans matiéres charbon-

neuses aient pris feu spontanément.

Le prof. Lewes rapporte qu'’il a d’abord pensé que les pyntes, donnant
naissance a du soufre dont le point d'ignition est plus bas que celui du char-
bon, pourraient en fait &tre une source de danger en abaissant le point
d’ignition. Il a observé toutefois que le soufre s’oxyde plus vite qu'il ne
se dégage, méme 3 des températures au-dessous de 60° C., de sorte que ce
danger n’existe pas. : ‘

En étudiant ces divers arguments il faut nous souvenir qu 11 y adif-
férentes variétés de pyrites, et que la marcasite se décompose beaucoup’
plus vite que la variété ordinaire. Les fines écailles de pyrites, qui sont
parfois disséminées dans le charbon, sont probablement de la marcasite
et s’oxydent certainement beaucoup plus vite que les gros morceaux.

Une seule allumette peut emflammer un tas de copeaux; une seule )
paillette de marcasite peut provoquer la formation d'un point chaud et
amener l'incendie d'un tas de charbon. On peut expliquer ainsi le fait
que la tendance d'un tas de charbon A prendre feu n’est pas proportion-
nelle  la quantité de pyrites ou de soufre contenus dans le charbon.

o Nous ne cherchons pas actuellement la cause qui améne le charbon &
sa température d'ignition, mais seulement la cause de I'échauffement initial.

'Si les pyrites donnent du soufre et si le soufre s’oxyde (ces deux phéno-

meénes dégageant dé la chaleur) A basse température, il y a 13 facilement
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une cause initiale, bien qu'on ne puisse pas cons:dérer le soufre comme :

abaissant le point d’ignition. -

Le point crucial semble le suivant: qui, du charbon ou des pyntes,
dégage le plus vite de la chaleur en s’oxydant normalement aux basses
températures? Il semble bien prouvé que ce soit le charbon. 1l faudrait

- donc écarter les pyrites comme cause habituelle des incendies. On peut

naturellement toujours concevoir que dans certaines circonstances ce soit

- Iinverse qui se produise et que ce soit les pyrites qu’il fallle accuser. Cela
" arrive probablement rarement ou méme jamais.
- _ Tout le monde est d’accord sur un point. Quand des paillettes de -

pyrite se décomposent, elles gonflent et font éclater le charbon, ce qui ex-

pose de nouvelles surfaces fraiches i .l'oxydation et augmente indirecte--

ment le danger d’échauffement. En régle générale cependant, ces dislo-

cations doivent étre petites comparées 3 celles qu'améne la manipulation’
"du charbon, mais elles aident certainement 3 la détérioration du charbon.

(4) Action de Veau—C'est un phénoméne encore plus discuté que le .

précédent. D'un c6té nous avons des preuves scientifiques que le charbon’

s'oxyde moins humide que sec, et d’un autre il existe une opinion univer-
selle et profondément enracinées chez les personnes qui ont, par profession,
du charbon 4 emmagasiner, que le charbon humide est dangereux.

Les recherches scientifiques de Richters et d’autres doivent nous con-
vaincre dans le domaine qu’elles ont exploré. D’un autre c6té il semble

i

dangereux d’admettre sans preuve compléte, que l'opinion des gens du -

métier n'est pas autre chose qu'un reste de vieilles superstitions qui se dé-
fendraient en rejetant les faits qui la condamnent et en admettant les faits
qui la confirment.

Une Commission royale britannique du charbon a étudié le probléme
en 1876. Les Commissaires conclurent: “La plupart des témoins que nous
avons entendus, condamnent vigoureusement !'expédition ou le transport
du charbon humide et leur expérience A cet égard est corroborée, jusqu'a
un certain point, par des preuves scientifiques. . . . Il semble que le
mouillage de certaines variétés de charbons, et notamment de celles qui con-
tiennent des pyrites, active les combustions spontanées; mais les déclara-
tions de certains témoins laissent I'impression que ’humidité a été accusée
de phénoménes de combustion qui échappent A son rayon d'action. Par
contre, d’autres témoignages semblent indiquer que I'influence de I'eau, qui
existe en plus ou moins grande quantité dans tout charbon qui n’a pas été
ramené 3 la surface, n'a pas été sufisamment remarquée.”

" Les deux autorités scientifiques de la Commission, le D* Percy et le
professeur Abel disent: “La combustion spontanée du charbon, qui pro-
vient de l'oxydation des matidres carbonacées poreuses et trés oxydables
contenues dans le charbon, ne semble pas &tre favorisée par la présence de
'eau dans le charbon ou par le mouillage du charbon une fois dans les
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cargos; au contraire les parties qui s'imprégnent d’eau auront leurs pores -

plus ou moins remplies d’eau et verront diminuer d’autant le pouvoir
d’absorption de I'oxygéne. Ainsi la présence d'eau doit agir souvent com-
me cause retardatrice d’oxydation, bien qu’en présence de pyrites, elle

' puisse amener ou accélérer un échauffement spontané comme nous l'avons
' déja fait remarquer.” :
-~ En dépit des citations précédentes, le rapport de la Commission royale -

de 1876 semble avoir été considéré comme condamnant I'expédition de tout
charbon humide. Les King's Regulations and Admiralty Instructions,
Article 523, paragraphe 23, disent: “Le charbon ne doit pas étre mis humide
4 bord, attendu que lhumldlté cause parfois un dégagement dangereux et _

raplde de chaleur et de'gaz. . . . Le charbon doit toujours étre tenu -

aussi sec que possible.”” Ce paragraphe a été, cependant, abrogé depuis.

La Commission royale de la Nouvelle Galles du Sud écrit dans son
rapport pour 1897: “On doit encore regarder comme non résolue la question

" de savoir si I'échauffement du charbon de Newcastle dépend en qude_lqueA

facon de la quantité d’humidité qu'il contient. D’un c6té nous avons les

résultats expérimentaux trés nets de Fayol qui montrent que ’humidité

n’a aucune influence sur la tendance 4 la combustion spontanée des charbons

- de Commentry et d’un autre cbté nous voyons que l'action désagrégeante :
“des pyrites en voie d’oxydation peut avoir un effet indirect.”

On peut dire A cet égard que I'action de 'eau dans la désagrégatlon
des charbons pyriteux n’a jamais été niée, bien que beaucoup de personnes
pensent que cette actlon n'est importante que dans les charbons trés pyri-
teux.

_La Comtmssxon de la Nouvelle Galles du Sud, aprés la pubhcatlon de
son premier rapport, entreprit de nouvelles recherches pour déterminer

" I'effet de I'eau sur le charbon emmagasiné. Elle fit construire deux grands

silos de bois et les fit remplir tous deux de charbons menus aussi identiques
que possible, sauf que dans un des silos le charbon était chargé sec et dans

" T'autre le charbon était complétement mouillé par un jet d’eau. Au début
- la température du charbon humide était de 10°C., inférieure, puis elle

s'éleva légérement; aprés 46 jours la température moyenne de ce silo com-
menga A décliner d’une fagon constante jusqu'au 139éme jour, ol les ex-
périences se terminérent. Le charbon sec au contraire s’échauffa conti-
nuellement, quoique lentement au début; au 63éme jour on dut noyer le
silo et décharger le charbon pour éviter I'incendie.

Le rapport de 1900 déclare qu’il apporte une “réponse directe et ab-
solue” 4 la question soumise 4 la Commission. “Le charbon est moins

sujet ala combustlon spontanée quand il est chargé hunude que quand il -

est chargé sec.’
Ce méme rapport discute également les conclusions de la Commission
de 1876 dans les termes suivants: “La Commission britannique a requ

il e s T et
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+ 26 réponses disant que le charbon humide était le plus dangefeux. ‘Mais

en analysant ces répopses, on voit que 25 d'entre elles sont basées sur des

“impressions générales’ ou sur des “on dit”, et la 26éme n’a pas été suivie
d’'un contre 1nterrogat01re Les opinions ainsi émises ne venalent pas
d’hommes scientifiques mais de gens engagés dans le commerce du charbon.

.+ .. Il nous semble qu'’il faille maintenant abandonner -toutes ces
théories.” i

{

Un cas qui confirme I'opinion de la Commission de la Nouvelle Calles ‘

du Sud est celui du voyage du bateau Strathdon, qui, parti avec un charge-
ment de charbon de Newcastle dans la Nouvelle Galles du Sud, le 16 juin
1900, est arrivé & San Francisco le 25 aofit. Il avait plu trés fort pendant
qu'une partie du charbon était & quai en attendant son chargement, et le
charbon s’était tellement mouillé, que I'eau sortait des wagons pendant le

- chargement. Ce charbon humide fut mis dans les soutes 2 et 3, tandis

»

que les soutes 1 et 4 regurent du charbon parfaitement sec. Dans ces

. soutes de 23-6 pieds de profondeur, on fit descendre, par les ouvertures de
chargement, des tubes de 22 pieds qui servirent 3 prendre réguhérement'
les températures qu'on inscrivit sur le livre de bord. Les températures:.

atmosphénques furent de 62 F au départ, de 92° & I'équateur et de 72° &

. I'arrivée. Dans les soutes séches les températures furent de 74° F. au dé-

part, montérent & 94° et 92°, et tombérent & 84° au déchargement. Dans

les soutes humides, les températures correspondantes furent 62° F, 77° -

comme maximum et 74° A 75° au déchargement. La différence maximum
de température entre les deux soutes fut de 22°F, et la différence moyenne
de 13 8°, le charbon mouillé étant toujours le plus froid.

D’un autre cdté, V.-B. Lewes cite le cas d’'un bateau charbonnier

dans lequel la soute principale avait été chargée en temps sec, et la soute
arriére par temps de pluie. Au bout de quelques jours la température
était d’environ 10° F. plus élevée dans le charbon humide, qui ﬁnalement
prit feu spontanément; .

D’aprés le prof. Lewes, lhuxmdlﬁcatlon extérxeure retarde d’abord -

I'absorption de I'oxygéne, mais la présence d’humidité accélére ultérieure-

ment I'action sur les hydrocarbures de I'oxygéne déja absorbé. Il faut une
~ distinction trés nette entre le charbon humide et le charbon mouillé, ce

dernier étant dangereux pour lui.

‘Nous en avons dit suffisamment pour montrer la’ complexnté du sujet.
Avant d’aller plus loin il est bon de définir. ce qu’on entend par charbon sec.
Le charbon extrait de la mine, ou celui qui a été exposé 2 la pluie, contient

vde 'eau qui s’en va quand on I'expose & l'air sec; quand son poids reste

constant & I'air sec, on dit qu'il a été “‘séché A I'air.” Si on broie alors ce

charbon et si on le chauffe & 105° C. pendant une heure sous une faible

épaisseur, il se dégage encore de I’eau etle charbon est dit ““séché & 'étuve.”
Cette définition de charbon sec est tout 3 fait empirique, et il serait témé-
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- les questions de mampulatlon et d’emmagasinage, charbon sec sxgmﬁe

" sommet d'un tas de charbon parait plus chaud le lendemain d’une forte

. pendant la pluie jusqu'au charbon chaud, s’est transformée en vapeur, et

indispensable A la réaction méme, comme dans la décomposition des pyrites.

" pourrait donc s’attendre A ce que le charbon mouillé soit trés fortement i
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raire d’affirmer que ce charbon ne contient pas d’eau; il contient certaine-
ment les éléments de 'eau et on peut lui en faire dégager facilement. Dang

‘charbon séché A P'air.

I1 est probable que dans les débuts on-a attnbué i l'eau la cause des
incendies spontanés par fausse analogie avec I’échauffement des foins
humides en fermentation. D’un autre c6té, on remarque souvent que le

pluie. - Une explication évidente nous est donnée par la Commission de la
Nouvelle Galles du Sud: I'eau ne provoque pas d’échauffement, mais comme
le tas de charbon était dé&ja chaud A l'intérieur, 'eau_qui s’est infiltrée

remonte 4 la surface olt on sent alors une élévation de température.

On a souvent fait remarquer que beaucoup de réactions chimiques qui
se produisent facilement ou méme avec énergie dans les conditions ordi- -
naires, n'ont pas lieu quand les corps sont parfaitement secs. Ce n’est -
cependant pas 1d une preuve que 'emmagasinage des charbons humides
soit dangereux. La quantité d’eau nécessitée par ces réactions est si petite
que certainement tous les charbons séchés A I'air et probablement 3 I'étuve,
contiennent beaucoup plus d’eau qu'il n’est nécessaire pour produ:re les
réactions chimiques dans lesquelles 'eau est un accélérateur et non un corps

“Richters a fait des expériences sur la vitesse d’oxydation du charbon
mouillé et du charbon séché. Il a montré que, non seulement le charbon
sec absorbe plus vite I'oxygéne que le charbon mouillé, mais qu’en plagant
A c6té du charbon sec un peu de chlorure de calcium de fagon 2 le dessécher
encore davantage, ce charbon absorbe loxygéne A une vitesse encore plus
grande

Le charbon plongé dans I'eau est & peu prés 4 I'abri de loxygéne de
I'air, aussi ne s’altére-t-il que presque pas ou méme pas du tout. On

I'abri de 'oxydation; mais on peut craindre d'un autre c6té que le charbon
humide soit plus dangereux 4 la fois que le charbon sec et le charbon mouillé.
Les résultats obtenus par Richters, s'ils sont exacts dans l’ensemble, mon- -
trent clairement qu'il n’en est pas ainsi et que le charbon sec est celui qui
s'oxyde le plus vite. L'université de I'Illinois (voir Bulletin 17) et I'uni-
versité du Missouri (voir Bulletin 1) ont entrepris des expériences pour
éclaircir ce point. Les résultats de leurs travaux, qui ne sont pas encore
achevés, n'ont encore rien apporté qui approuve ou.condamne les con-,
clusions de Richters. / ’

D’aprés moi, 'eau retarde toujours 'oxydation du charbon, sauf
quand il y a des pyrites; par contre elle a une influence marquée sur la
bonne ou la mauvaise "condition du charbon emmagasiné. On connait
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bien dans certains cas comment 'eau agit sur le charbon; dans d’autres
cas on ne peut émettre que des hypothéses.

- (a) Fayol déclare qu’on peut construire sans danger un tas de charbon
aussi haut qu’on veut, pourvu qu'on procéde par minces couches succes-
sives, en laissant A chaque couche le temps de faire sa premlére oxydation
et en permettant 3 la chaleur ainsi engendrée de se dissiper dans I'air.
Généralement le charbon est partiellement oxydé avant d’étre mis en tas-
et le danger est ainsi réduit; mais si le charbon est emmagasiné encore
humide de la mige ou mouillé aussitdt sorti de la mine, la premiére oxyda- -
‘tion ne se produit pas. Le charbon séche plus tard et la premidre oxyda-
tion, rapide et énergique, se produit dans les tas; la chaleur dégagée s'em-
magasine et c’est alors qu'il y a du danger. .

(b) Un charbon chaud sur lequel tombe une forte pluie ou qu on

" arrose abondamment, se refroidit par I'eau méme et par la vapeur qui se
_ produit ultérieurement. Le charbon est donc, comme dans les expériences

des silos de la Nouvelle Galles du Sud, plus froid que s’il avait été sec, et

. la température initiale étant abalssée le danger diminue.

(c) Nous avons déja fait remarquer que dans les cargos charbonmers
le feu prend presque toujours sous le cone de I’écoutille de chargement, 13 ol
s'accumule le charbon menu et broyé, et ol, par conséquent, il y a plusde

- surfaces exposées'd 'oxydation. Quand on décharge du charbon, le char-

bon menu a pareillement tendance A former une masse compacte au fond
du tas; il y aura donc 1A un foyer dangereux 4 moins que cette masse soit
trop compacte pour que l'air y circule. Quand le charbon est humide, les
poussiéres et les petits grains se collent ensemble et contre les gros mor-
ceaux, si bien qu’un tas fait avec du charbon humide sera probablement
plus homogéne de la base au sommet. Cette différence dans la distribu-
tion mécanique du charbon peut facilement amener une grande différence
dans la tendance A la combustion spontanée; il est probable que dans cer-
tains cas le danger soit plus grand, et que dans d’autres il soit plus petit.

(d) Quand un tas regoit une forte pluie aprés sa construction, le pous-
sier et le fin menu sont entrainés par I'eau et forment une couche serrée 2
1 ou 2 pieds au-dessous de la surface. Cette couche doit avoir une grande
influence sur la circulation de I'air A travers le tas et par suite sur le danger
d’incendie. Si la circulation était auparavant trop rapide pour qu'il
y ait un échauffement notable, le danger croitra; si cette circulation était

trop lente, elle se ralentira encore et le danger diminuera.

Si ces théories sont axactes, I'eau est un préservatif pour tous les
charbons non pyriteux; par contre, le mouillage du charbon avant ou aprés
la mise en tas peut faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal. Il est
probable que lorsque nous connattrons mieux la circulation de l'air et la
vitesse d’oxydation du charbon dans les tas, I'eau sera un excellent auxi-
liaire; A présent c’est un allié dangereux.
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_ (5) Chaleur d’oxydation des schistes bitumineux.—Les schistes bitu-
mineux venant des couches de charbons semblent prendre feu aussi facile-
ment, et peut-étre méme plus facilement, que le charbon lui-méme. Il
parait que presque chaque fois qu’on a des ennuis 3 Montréal avec le char- |
bon du Cap Breton, on trouve un morceau de schiste au centre de la partie
chaude; mais ce n'est peut-étre 1 qu'une simple coincidence. Le pro-
bléme qui reste a résoudre est le suivant: qui, du charbon pur ou du schiste,

* s'oxyde le plus vite et dégage le plus vite de la chaleur aux températures
- ordinaires ? , .

, (6) Chaleur externe —L’échauﬂement 1mt1al peut provemr du voisi- .
nage de chaudiéres, de tuyaux de vapeur, de conduite d’échappement,

ou de la présence d'étoupe de coton qui s'oxyde rapidement quand elle

est imprégnée de certaines huiles, et qui, dans un tas de charbon, peut
" former un point chaud. De méme on a souvent remarqué que le feu pre-

nait au voisinage immédiat de piéces de bois enfermées dans le tas. Il se

-peut que le bois en pourrissant dégage de la chaleur ou encore qu'il y ait
, modlﬁcatlon des courants d’air par la simple présence de la piéce de bois. _

) Chaleur solaire. ~—Nous avons dit plus haut que plus le charbon

‘\ était mis en tas chaud, plus le danger était grand. Le charbon qui est
noir absorbe bien la chaleur solaire et peut facilement atteindre une tem-
pérature trés au dessous de la température & 'ombre & ce moment. Sile

charbon de la surface d’'un wagon ou d’un tas chauffé par le soleil est en-
foui sous une nouvelle quantlté de charbdn, un incendie peut aisément
prendre naissance. Il semble icd qu'un Judlmeux arrosage. 3 leau serait
une bonne précaution. -

La Commission de la N ouvelle Galles du Sud a fait quelques expénences

et a trouvé que pendant sept jours consécutifs la température maximum -

A 3" ou 4" au-dessous de la surface d’un tas exposé au soleil, était de”
25.6° F. 4 36-8°F. plus élevée que la température maxxmum 4 'ombre dans
les journées correspondantes.

On ne sait pas trés bien, dans la maJorlté des cas, si c’est un ) excds ou”
un défaut d’air qui empéchera un tas donné de prendre feu. Les incendies

. de cargos commencent sous les trous de chargement, 13 oy, il est vrai, on

peut s’attendre 3 avoir le plus d’aération, mais ils commencent aussi dans
le cone de menu charbon ol I'aération ne peut &tre que faible. Le remdde
semblerait donc étre une ventilation plus énergique, mais on a trouvé par
la pratique que c’était la derniére chose 3 faire. Les incendies de tas de
charbon commencent généralement prés du fond, loin des courants de cir-

. culation d’air et cependant’la ventilation passe pour dangereuse. Il est

certain qu'une ventilation profonde et compléte empécherait les mcendles

dans les deux cas.
Daprés V.-B. Lewes, pour que la ventilation soit blenfalsante, il

faudrait que le charbon “soit lavé dans toutes ses parties par un courant
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continue d'air frais. Le charbon pour chau.diéres, dit-f] absorbe deux fois

son propre volume d’oxygéne en dix jours, dans les conditions favorables.
Une tonne de ce charbon occupe 42 A 43 pieds cubes, donc 12 pieds cubes
d’espace vide; une tonne absorbera donc 60 pieds cubes d’ oxygéne en 10
jours, ce qui représente 25 fois plus d’air; soit 300 pieds cubes d’air. - Si les
chiffres sont exacts cela signifie que I'air doit étre complétement renouvelé
toutes les 10 heures. . .- : -
Il est difficile, et méme presque impossible, d'imaginer que I’air puisse
circuler 3 travers un gros tas de charbon menu. L’air ne semble pas venir

. par les cOtés des tas, attendu que les feux se produisent sans préférence prés-
des cbtés ou.au centre, et.que leur position ne semble pas étre affectée

par la direction du vent. Une explication plausible est que les inégalités
de température du tas font naitre des courants de convection, I'air venant
du sommet en certains points et y remontant dans d’autres.” En faisant
I'inspection & deux ou trois reprises et au hasard, d’un gros tas de charbon
ventilé par un grand nombre de trous verticaux allant du fond au sommet,

on n'a jamais pu découvrir un trou 2 circulation d’air descendante; tous -
les trous semblaient donner de I'air chaud, et en hiver quand le tas était-

couvert de neige, 'air chaud faisait fondre la neige aux points de passage.-

La diffusion gazeuse doit toujours.provoquer la circulation de I'air
dans un tas de charbon; mais comme l'oxygéne, qui est plus lourd que
I’azote, est absorbé par le charbon, I'air résiduel dans l'intérieur du tas
doit devenir plus léger que I'air extérieur et la vitesse normale de diffusion
doit en augmenter. Les variations de pression barométrique doivent

" également avoir une légére influence sur cette circulation; quand la pression

est basse, non seulement I'air des espaces vides entre morceaux doit se

- détendre, mais l'air dissout dans 'eau, dans le charbon et les gaz occlus

doivent se dégager, attexidu'que la quantité de gaz dissout ou occlus est
proportionnelle A la pression. Quand la pression augmente, un courant

d’air_s’établit pour remplir les interstices, pour se dissoudre dans I'eau et -
pour s'occlure. L'importance de ces courants alternatifs sera plus grande ‘
2 la surface et diminuera continuellement en profondeur. .La circulation

la plus favorable aux incendies se produira donc vraisemblablement & une .

profondeur proportionnelle 2 la hauteur du tas; en fait les feux se déclarent
généralement aux deux tiers & partir du sommet. Nous avons admis

jusqu'ici que le sol sur lequel reposait le tas était imperméable, mais si le

tas repose sur un terrain léger et sablonneux, les oscillations des courants
d’air de haut en bas amenées par les variations barométriques se produiront -
non seulement dans le tas mais aussi dans une certaine partie du sol en-

dessous. La quantité d’air qui circulera de cette fagon 2 travers le charbon

en sera accrue, et si on ajoute les arrivées d’air provenant d’autres causes,

il se peut qu’il y ait trop d’air pour une combustion A la base méme du -

tas. Cette hypothése s’accorde avec le fait qu'un tas de charbon donne

- -
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beaucoup plus d’ennuis sur un sol argileux et humide que sur un sol sa--
blonneux et sec, mais on m’a fait remarquer que I'arrivée ou le départ
d’humidité sur la surface du sol sont des Causes de circulation d'air frais .

A travers le charbon probablement beaucoup plus efficaces que les varia-

tions barométriques. Ceux qui admettent que le charbon humide est
dangereux disent que les incendies de charbon sur un sol argileux viennent
de ce que le charbon reste humide, 3 cause du manque d’égouttement et
d’asséchement.

Quelle que soit I'explication, il semble certain qu "1l est préférable de ,
mettre le charbon en tas sur un sol bien drainé, aussi contrult-on souvent
les tas sur un lit épais de cendres.

11 est tout.a fait possible que certains charbons contiennent assez
d’oxygeéne occlus 1orsqu on les emmagasine, pour s’oxyder d'une facon
considérable sans intervention d'air. Parr et Hamilton! ont trouvé que
des échantillons de charbon se détérioraient méme dans les récxpxents les
plus soigneusement scellés. Ils ont examiné du charbon qui était resté
enfermé pendant trois ans dans un pot hermétiquement fermé, et ont trouvé
que beaucoup de pyrites s'étaient oxydées en- sulfate de fer. Ce sulfate
de fer fut dissout et dosé et on trouva que l'oxydation ainsi accomplie
correspondait 4 1-99 grammes ou 1-.39 litres d’oxygéne, soit 7 litres d’air.
Le charbon était de la grosseur d’un grain de blé noir et remplissant le
pot aux trois quarts. Ce résultat est difficile & comprendre si on le rappro-
che des chiffres de Parr qui montrent la petite quantité d’oxygéne renfer-
mée dans le charbon. 1l est possible que les pyrites de fer se soient oxydées
aux dépens des composés oxygénés du charbon. Nous ne connaissons
pas les détails de I'expérience, si I'eau de lavage contenait de l'air dissout,
si le charbon venait de temps en temps en contact avec l'air durant le:
procédé de lavage. Il est possible qu'une grande partie de l'oxydation
mesurée se soit produite pendant le lavage méme, et non dans la bouteille.’

Les expériences de Fayol, décrites précédemment, ne prouvent pas,

_ comme on pourrait le croire, que le charbon ne peut pas s'échauffer avec

I'oxygéne occlus seulement. Quand il arréta I'arrivée d’air, le charbon se
refroidit certainement, mais il était alors au-dessus de 100° C. et tout I'oxy-
géne occlus se serait déjd combiné au charbon au-dessous de cette tempé-
rature. Le charbon peut s’échauffer avec I'air occlus, mais 4 mesure qu'il
s’échauffe il faut lui fournir de l'air, sinon il se refroidit. - Il est vrai que ce
charbon aura tendance A attirer l'air frais en créant des courants de con-
vection.
Si les pyrites de fer et les composés oxygénés du charbon peuvent réaglr,
il est' possible aussi que le charbon frais et le charbon décomposé forment
un mélange dangereux. Ce point n'est pas trés clair. . Fayol dit qu’'un
tas n’est pas dangereux si on le construit par couches successives n'ayant

1The weathéring of Coal.” B‘ull. 17 de 1a station expérimentale de l'université de !’Illinoia.
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pas plus de 3 pieds de haut, et si on s’arréte un certain temps avantde mettre
une nouvelle couche sur 'ancienne. D’autres auteurs disent que le char-
bon qui a chauffé et qui s’est refroidi ne chauffe jamais plus, et cependant
le surveillant d’un dépdt de charbon 3 Montréal affirme que les mélanges
de charbons anciens, chauffés et refroidis et de charbons frais sont trés
dangereux. On cite le cas d'un tas en construction qu’on a laissé inachevé
pendant un mois et qu’on a repris.ensuite et ol des feux se sont déclarés
ultérieurement tout le long de la surface de contact du charbon nouveau et du

charbon vieux. Ces feux peuvent s'expliquer par le mélange - ou encore -
par le fait que la surface du charbon vieux était trés échauffée par le soleil

lorsqu'on rechargea du charbon par dessus. Le charbon de certaines
. veines - passe pour rester froid quand il est emmagasiné seul et pour
chauffer quand il est mélangé A d’autres.

Prés des mines du Cap Breton le charbon est mis en tas de 20 4 30

pieds de haut sans aucun signe d’échauffement; le méme charbon emma-
gasiné A Montréal, chauffe en moins de trois mois dans les tas de moitié.

moins hauts. Cela vient probablement de ce que le charbon du Cap Bre-
ton est en morceaux relativement gros, vient directement de la mine saturé
d’hydrocarbures et est mis en tas en hiver, c’est-A-dire froid. Au contraire
le charbon & Montréal est plus brisé et presque menu; il est plut6t saturé
d’air que d’hydrocarbures et il est mis en tas en été, c’est-A-dire souvent
_chaud. :

~ Les remédes A tous ces ennuis sont faciles A conseiller, mais souvent

difficiles et cofiteux A employer. L’Amirauté britannique et d’autres entre-

prises ont essayé avec succeés l’emmagasinage sous l'eau. L’Amirauté

a également montré que les briquettes de charbon pouvaient se conserver
sans pertes sérieuses méme dans les climats chauds. L’emmagasinage
continu sous l'eau ne peut guére étre adopté au Canada, attendu qu'en
hiver, lorsqu'on a besoin du charbon, l'eau serait gelée, mais il serait pro-

bablement possible de mettre le charbon dans un silo en ciment d'oll on’

enléverait I'eau en automne quand il ferait raisonnablement froid.

Il y a trés peu de charbons qui chauffent en tas de moins de 10 pieds,
et un tas plus haut n'offrira pas de danger si on le ventile parfaitement.

On peut essayer la méthode de Fayol et construire le tas par minces couches s
successives, ou encore suivre les conseils de Threlfall et arroser. Lorsqu’on

manipule du charbon trés fin, quand par exemple on chauffe au poussier
de charbon, le charbon peut étre tamisé dés sa réception; les poussiéres
seront employées immédiatement et seul le charbon en morceaux sera

emmagasiné. Ainsi que nous I'avons dit les tas de charbon en morceaux

prennent feu rarement, sinon jamais.

“La planché I donne une vue d’ensemble d'un tas ventilé de la Cie du
chemin de fer Canadien du Pacifique prés des usines Angus, 3 Montréal.

La planche II est une vue plus rapprochée du méme tas, montrant les trous .
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de ventilation qui vont de la base au'sommet du tas. La planche III montre
~ un tas non ventilé et en feu 2 Montréal. C

~. Il'y a 12 surtout une question d’argent. Un silo en ciment exige une
grosse mise de fonds; mais avec un outillage de mampulatxon approprxé
le charbon ne doit pas cofiter beaucoup plus cher 3 emmagasiner ainsi
chaque année que dans un tas ordinaire. Un tas ventilé ne demande pas

- d’autre capital que le matériel de manipulation nécessaire, également pour

- les tas non ventilés, mais les dépenses annuelles pour faire et entretenir
- les trous de ventilation sont considérables. Le charbon emmagasiné
" sous l'eau ne souffre aucune détérioration chimique ou physique apprécia- -

ble. Emmagasiné A I'air, mais maintenu assez froid, le charbon perd 5
pour cent de sa valeur (les auteurs différent beaucoup sur ce point). Le

. charbon qui chauffe sans réellement prendre feu peut perdre de 20 & 25

pour cent de sa valeur; un incendie peut amener de grosses dépenses d’ex-
tinction en dehors méme de la perte de charbon. Dans chaque cas parti-

~culier il faudra considérer le capital nécessaire et les économies A escompter

avant de choisir la méthode d’emmagasinage. De toute fagon on doit .

o déplorer beaucoup le gaspillage inutile de nos ressources naturelles en char-

borf par combustion spontanée.

Aprés la rédaction de ce mémoire, mais avant sa publication dans le
Journal of the Canadian Mining Institute, la Station Expérimentale de
I'université de I'Illinois fit paraitre un compte rendu de ses nouveaux tra-
vaux sous le titre: Bulletin n° 38 *““The Weathering of Coal”, série de 1909,

. par S.-W. Parr et W.-F. Wheeler. Les conclusions de ces travaux expéri-

mentaux sont les suivantes:— .

“Les charbons qu’on extrait de lIllmoxs et des Etats voisins ne s'al--
térent pas sérieusement pendant leur emmagasinage, si on ne considére
que les variations de poids et de pouvoir calorifique. Les variations de
poids peuvent étre aussi bien positives que négatives, et ne dépassent
probablement jamais deux pour cent dans une période d’'une année. Clest
le pouvoir calorifique qui diminue le plus vite pendant la premiére semaine

- aprés la sortie de la mine; il continue & décroitre de plus en plus lentement

péndant un temps indéfini. Dans les charbons essayés la perte est ainsi
de un pour cent environ pour la premiére semaine; pour une année elle )
serait & peu prés de trois 2 trois et demi pour cent, bien que dans certams '
cas elle ait atteint cing pour cent pour la méme période. :

“Les pertes dues & la désagrégation du charbon et sa combustion
spontanée semblent étre d’'une beaucoup plus grande importance que les
changements de poids et de pouvoir calorifique, bien qu'on ne puisse pas les .
exprimer en chiffres comparables L’emmagasinage du charbon en mor-
ceaux plus gros que ceux qu’on doit utiliser, ferait dlsparaitre une partie
des dangers de 'emmagasinage, le charbon gros étant moins sujet 4 prendre
feu spontanément; il -suffirait alors de casser le charbon 2 la dimension
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convenable, juste avant l'usage. L'emmagasinage sous l’eau empéchera
en grande partie la désagrégation du charbon, et empéchera absolument
toutes les pertes par combustion. En dehors de ces avantages de I'em-
magasinage sous I’eau, il semble qu'il y ait trés peu de chose A dire en faveur
d'une méthode particuliére de conservation du charbon.” :

Un tas de charbon devrait toujours étre soigneusement mis en obser-
vation jusqu'd ce que la période probable d’incubation soit passée ou jus-
qu'a ce que la température ait monté puis redescendu constamment. La
-méthode d’observation la plus simple consiste A enfoncer des barres de fer
jusqu'au fond du tas A des intervalles rapprochés. On en voit dans la
planche II.  On les sort une ou deux fois par semaine, pour les mettre & un
nouvel endroit; leur température est A peu prés la méme sur toute leur
longueur. Si un feu dangereux se déclare dans un tas ventilé, le meilleur
reméde est de faire d’autres trous de ventilation. Si on ne réussit pas, ou si
on se trouve en présence d'un tas non ventilé, il faudra enlever le charbon *

-2 la pelle et I'étaler pour le refroidir. L'enlevage 2 la pelle est également . .

le meilleur reméde en cas d'incendie. 11 est bon de commencer & creuser
tout autour du point enflammé de fagon 2 I'isoler, sans quoi le feu se pro-
pagerait dans le reste du tas, 2 mesure que l'air arriverait. . L

L’eau n'a pas été trouvé bien efficace pour éteindre les incendies. D'a-
bord le charbon au-dessus du foyer d’incendie se cokéifie et forme une
couverture au travers de laquelle 'eau ne pénétre pas facilement. On a
des exemples de bateaux charbonniers dans lesquels, au déchargement, on a
trouvé prés du fond des espaces vides ne contenant que des cendres; une
combustion avait pris naissance, une carapace s'était formée, et le charbon
avait brQlé sans que personne ne s’en doute. Ensuite I'eau peut propager
I'incendie, attendu que la vapeur qui se dégage passe A travers le tas et
échauffe le charbon voisin qui prend bient6t feu aussi. Fayol a montré
que le charbon, méme en petxts tas, prend feu trés vite, s’il est d'abord
porté a 100° C.

. Le sujet de la combustxon spontanée est trés vaste, et cette communi-
cation est loin de couvrir tout le travail qui a déja été fait; il servira du
moins 3 montrer ce qui nous reste encore a apprendre. ‘

Je terminerai en adressant mes remerciments au D Porter pour I'aide
considérable qu'il m'a apportée en me procurant les renseignements, les
“mémoires et les photographies. - Ma reconnaissance va aussi au D* Porter
et A d'autres pour leurs renselgnements, leurs critiques et leurs conseils si
précieux.













