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7 --- LETTRE D'ENVOI. 

Dr Eugène Haanel, 
Directeur de la division des Min, 

Ministère des Mines, 
Ottawa. 

t Monsieur le directeur,—J'ai l'honneur de vola adresser ci-joint le Rapport annuel 
de la production minérale du Canada, donnant les renseignements revisés quant à la 
statistique et à la description de la production minière et métallurgique du Canada du-
rant l'année civile 1916. 

Un rapport préliminaire sur la production minérale durant l'année 1917 a été en-
voyé à l'imprimerie le 28 février 1918 et publié la semaine suivante. 

Certaines parties du présent rapport comprenant: "Rapport sommaire sur la pro-
duction minérale du Canada durant 1917"; "Rapport sur la production du fer et de 
l'acier, durant 1917"; "Rapport sur la production du cuivre, de l'or, du plomb, du nickel, 
de l'argent, du zinc et d'autres métaux au Canada, durant 1917"; "Rapport sur la pro-
duction du charbon et du coke au Canada durant 1917"; et "Rapport sur la production 
du ciment, de la chaux, des produits argileux, de la pierre à bâtir et d'autres matériaux 
de construction au Canada durant 1917" ont déjà été publiées en anglais sous forme de 
bulletins séparés. 

M. A. Buisson a, comme par le passé, préparé les chapitres spéciaux sur ror, l'ar-
gent, le cuivre, le plomb, le nickel, le zinc et les divers minéraux métallifères. M. J.. 
Casey s'est occupé soigneusement de la compilation des tableaux statistiques. 

Nous sommes heureux de reconnaître la bienveillante coopération des exploitants de 
mines et de fonderies, qui, presque sans exception, se sont gracieusement prêtés à nos 
demandes et ont fourni au ministère les statistiques et renseignements voulus relative-
ment à leurs exploitations. 

J'ai l'honneur d'être, monsieur, 
Votre obéissant serviteur, 

(Signé) : JOFIN McLEISH. 

BUREAU DES RESSOURCES MINÉRALES ET DES STATISTIQUES, 

le 24 janvier 1919. 
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NOTES EXPLICATIVES. 

Le terme "tonne" employé d'un bout à l'autre de ce rapport signifie une tonne de 
2,000 livres de même que "année" veut dire l'année civile, à moins qu'on ne fasse une 
mention contraire. L'exercice financier pour le gouvernement finissait autrefois le 
30 juin; mais il se termine maintenant le 31 mars. Ce changement a eu lieu en 1907; 
c'est pourquoi la période fiscale se terminant le 31 mars 1907 ne comprend que neuf 

. - 
mois. 

Les statistiques dès exportations et des importations, que nous citons d'un bout à 
l'autre de ce rapport, sont empruntées aux rapports du Commerce et de la Navigation, 
publiés par le ministère des Douanes. 

Le terme "production," employé d'un bout à l'autre de ce rapport peut être inter: 
prété en général comme signifiant la quantité vendue ou expédiée. Les produits miné-
raux extraits des mines ou manufacturés, mais qui ne sont pas vendus ou expédiés, à 
la fin de l'année, ne sont lias compris sous le terme "production." On trouvera une ex-
ception à cette règle relativement à la fonte; mais dans ce cas les statistiques représen-
tent les 'quantités fabriquées. 

La valeur de la production des minéraux métalliques, qu'ils soient ou non affinés au 
Canada, est basée sur le prix moyen que commande le métal sur les marchés principaux. 
Habituellement nous avons pris comme étalon les prix payés à New-York, à l'exception 

• du plomb, cependant, pour lequel nous avons adopté le prix de Montréal. La valeur que 
nous attribuons aux produits non-métalliques est Celle qu'ils ont à la mine ou au point 
d'expédi tion. 





LA 

PRODUCTION MINÉRALE DU CANADA 
Durant l'année civile 

1917 

Sommaire général. 

Un rapport préliminaire de la production minérale du Canada en 1917 a été publié 
en anglais le 26 février 1918, le relevé statistique n'étant à ce moment que partiellement 
estimé et par conséquent sujet à révision. 

D'après l'état revisé de la production minérale tel que nous le donnons aujourd'hui 
la valeur totale de la production minérale en 1917 fut de $189,646,821. C'est moins que 
la valeur totale estimée du rapport préliminaire, la différence étant due à une suresti-
mation de la valeur de la production houillère. 

Comparée avec la valeur totale de la production en 1916 qui fut de $177,201,534, 
celle de 1917 accuse une augmentation de 7.02 pour cent et quant à la valeur représente 
le plus fort rendement encore enregistré. Dans le rapport préliminaire nous avons déjà 
fait remarquer et nous répétons que: 

"Il ne faut pas conclure cependant, parce que notre production accuse une ai forte plus-valua nos 
mines et ca-rières ont augmenté leur rendement dans  ià même proportion. De fait, un examen du relevé 
fera voir que les quatités de beaucoup de produite importants furent considérablement moindres en 1917 
qu'en 1916, et au de1à. des deux tiers de la plus-value est attribuable aux produits du nickel, houille, 
graphite, gypse et ciment, dont les quantités mises sur ha marché furent moindres que l'année précédente: 

L'état comparatif ci-joint donne la production de chaque produit important durant 
les deux dernières années, la proportion que chacun contribue à la production totale et 

• l'augmentation ou la diminution, suivant le cas, de la production de 1917 comparée à 
celle de 1916. 

(1) En fournissant une évaluation totale de la production minérale telle qu'elle est donnée ici, il 
convient d'expliquer que la production des métaux tels que cuivre, or, plomb, nickel et argent, est établie, 
autant que possible, d après les quantités de ces métaux retirées des hauts fourneaux, et les quantités 
totales dans chaque cas sont évaluées au prix moyen auquel se vend le métal affiné sur un marché reconnu. 
On y a compris, donc, dans certains cas, les valeurs qui s'y sont ajoutées par la fusion ou l'affinage des 
métaux en dehors du Canada. 
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Quantité. 

883 
107,185 

840,536 
117,150,028 

930,492 
115,691 
140,608 

41,497,615 
156,461 

82,958,564 
15 

25,459,741 
23,304,760 

Valeur (a). 

94,537 
41,823 

924,590 
31,867,150 
19,234,976 
1,328,005 

393,689 
3,532,692 

156,461 
29,035,498 

600 
16,717,121 
2,991,623 

Pour 
cent du 
•total.  

0 . 52 
1798 
1085 
075 
022 
1'99 
009 

1639 

9'43 
1'69 

22,000 

1,727,315 
29,687,989 
15,272,992 

768,783 
590,696 

3,628,020 
288,705 

33,732,112 
3,823 

18,091,895 
2,640,817 

0' 1 + 135,782 

- 72,537 
41,823 

767 
100'0 

86 8 
68'4 
206 
421 
50'0 
27 

845 
162 

5370 
82 

 117 

015 
293 

018 
2191 

018 

0'42 
032 

0'14 

52 0 
34'3 
1'5 

117 
33'5 
3.0 

180'7 
0'1 

230 9 
61 

108 . 3 
27'5 
1'9 
4'8 

83'5 
. 	3 . 5 

Sullatedemagnésie 
Manganèse 	 
Mica. 	  

957 
(1,208) H 

État comparatif de la production mnérale des années 1916 et 191/. 

1916. . 	1917. Augmentation (+) ou 
Diminution( - 

Augmentation (+) ou 
Diminution( - ). 

Produits. 

Métalliques. 

Mineraicrantimoine 	 'Tonnes 
Antimoine affiné.  	livres. 
Cobalt métallique et conterai dans les 

oxydes 	  
Cuivre(b)... 	...... ... . 
Or   onces. 
Fonte de minerai canadien (c) 	tonnes. 
Minerai de fer vendu pour exportation 	 
Plomb (d) 	  livres. 
Molybdenite 	  
Nickel (e) 	  
Platine    Ozs. 
Argent (f) 	 
Zinc 	 livres. 

	

Total 	  

Non.fflétalltques. 

106,319,365 60•00 

361 

1,079,572 
109,227,332 

738,831 
46,022 

169,252 
32,576,281 

288,705 
82,330,280 

57 
22,221,274 
29,668,764 

Quantité. Valeur (a). 

106,455,147 

Pour 
cent du 

total. 

O 91 	+ 239,030 - 28'4 	+ 802,725 
1565 	-7,922,696 . 	07 	-2,179,161 
805 	- 191,661 	20 . 6 	-3,061,984 
041 	- ' 69,669 	002 	- 559,822 
031 	+ 28,644 	204 	+ 197,007 
1 . 91 	-8,921,334 - 215 	+ 	95,328 
O 15 	+ 132,244 	84'5 	+ 132,244 

17'79 	- 628,284 	08 	+4,696,614 
+ 	42 	2800 .+ 	3,223 

9'54 	-3,238,467 	12'7 	+1,374,774 
139 	4-6,304,004 	270 • - 350,806 

56'131 	 

Quantité. 

	

524 	59'2 
- 107,185 	100 . 0 

:Valeur. 

035 
3'79 

026 
2278 

0'21 

O 47 
038 

019 

520 
155'2 
381 
626 
604 
113 

211'9, 
25'8 

571'0 
23'8 

13'3 
194 
292 

83•4 
40'6 

Actinote  	 Tonnes 	250 
Arsenic,blanceten minerai 	 o 	2,186 
Amiante. 	  .... .. 	. H 	- 	133,439 
Asbestine 	H 	 20,710 
Chromite.  	e 	27,517 
Charbon 	  e 	14,483,395 
Corindon. 	 - 	 07 
Feldspath 	  0 	 19,488 
Spathfluor 	H 	 1,281 
Graphite 	 0 	 3,955 
Graphite, artificiel 	H 	 263 
Pierres meulières 	  1, 	 3,478 
Gypse 	  0 	 342,9115 
Marnésite.... .. . ...  	d 	 55,413 

2,750 
262,319 

5,199,797 
29,072 

311,460 
38,817,481 

10,307 
71,407 
10-,238 

325,362 

52,782 
738,593 
563,829 

• 89,544 
255,239 

120 
2,930 

135,502 
18,279 
36,725 

14,016,759 
188 

,19,462 
4,249 
3,714 

548 
2,523 

330,332 
58,090 

929 
1158 

1,166 

1,320 
669,431 

7,183,099 
47,284 

499,682 
43,199,831 

32,153 
89,826 
68,756 

402,892 

45,754 
881,984 
728,275 

4,645 
14,836 

358,851 

- 130 
1- 	750 
-I- 	2,063 
- 2,431 
-E 	9,208 
- 436,636 

121 
- 26 
-1- 	2,965 
- 241 
-I- 	285 
- 955 
- 6,583 

2,677 
1- 	929 
- 799 
- 42 

- 1,430 
407,082 

1-1,983,302 
1- 18,212 
1- 188,222 
1-4,382,350 
-F. 	21,846 
-F. 	18,419 
1- 58,518 
A- 77,530 

- 7,028 
1- 143,391 

164,446 
-1- 	4,645 
- 74,708 
-F 103,612 



11'2 

111 
3'3 

100•0 

695 

.19'5 
8'8 

12'6 
121 

155•1 
68 

7'7 
100'0 

7'9 
26'6 
34'7 
532 
4'5 

20'6 
32 

266 

028 

085 
026 
055 

18'0 

9'4 
32'7 

1000 
1570 
392 
92 

452 
101'2 

9'4 
210 
42'8 
59'5 
26'5 
252 

1785 
492 
141 
275 

1000 
38'2 
409 
486 
97'5 
46'0 
51'9 
483 

181 

+
+

+
+

+
+

+
 I +

-F
.+

 I +
-I-

 

Couleurs minérale.- 
Barytines 	 tonnes 
Oxides. 	  

Eau minérale 	  
Gaz naturel (g) 	 
Tourbe 	 
Pétrole 	 
Phosphate 	 
Pyrites ..... 
Quartz. 	 
Sel 	  
Talc. 	 
Tripoli 	 

Mitai 	 

Matériaux de construction et produits argileux. 

Ciment de Portland.   barils 
Peoduits argileux- 

Brique commune. . 	 nomb. 
Brique pressée 	  
Brique à pavés 	 
Brique moulée et d'ornement.- . 
Argile réfractaire et produite 	 
Terre cuite architecturale à l'épreuve du feu 
Kaolin 	 tonnes 
Poterie 	 
Tuyau d'égout 	  
Tuile, drains 	 nomb. 

Chaux..   boise. 
Brique eilico.calcaire. 	 nomb. 
Sable et gravier (n) 	 
Ardoise. 	 carrés 

1,368 
8,811 

25,467,458 
300 

198,123 
203 

309,251 
136,715 
132,903 
13,104' 

620 

5,369,560 

237,034,675 
44,947,089 
1,589,893 

1,750 

5,493,250 
16,540,747 
8,156,207 

1,262 

• 19,393 
58,711 

127,806 
3,958,029 1  

1,1500 
392,281 

2,514' 
1,084,095 

251,226 
717,653 
49,423 
12,139 

53,414,983 

• 3,490 
9,409 

27,408,940 
...... 

213,832 
149 

416,619 
.216,288 
138,909 
15,803 

600 

3014 

4,768,488 

210,630,576 
46,408,946 

6,567,170 
18,001,990 
9,182,417 

1,422 

54,027 
87,605 

145,814 
5,045,298 

542,239 
1,486 

1,610,762 
496,182 

1,047,792 
76,539 
18,000 

63,354,363 

7,724,246 

1,999,465 
653,153 

54,234 
326,511 
394,733 

9,594 
122,878 
783,762 
434,708 

1,558,487 
' 201,355 
2,326,219 

"7,789 

33• 41 

4 . 08 

1'06 
0 34 

O 17 
021 

O 41 
023 
0 82 
0'11 
1'23 

..... 

+ 2,122 
+ 598 

+1,941,482 
300 

+ 15,709 
54 

+ 107,398 
+ 79,513 
+ 6,006 
+ 2,699 

20 

- 601,072 

- 26,404,099 
+ 1,461,857 
- 1,589,893 

1,217 

+ 1,073,920 
+ 1,461,243 
+ 1,020,210 

160 

+. 34,634 
+ 28,894 
+ 18,008 
+1,087,269 
- 1,500 
+ 149,955 
- 1,028 
+ 526,667 
+ 244,956 
+ 330,139 
+ 27,116 
+ 5,861 

+9,939,380 

• 
+ 1,176,518 

172,621 
160,798 
30,144 
33,132 
91,919 
33,178 
7,906 

61,809 
67,475 
75,321 

467,024 
75,120 

487,929 
1,560 

M. pds Cu.  
....tonnes 
....barils. 
....tonnes 

223 
........ 

022 

	

6,547,728 	3.70 

	

1,826,844 	1 •03 

	

492,355 	0 28 

	

30,144 	 

	

21,102 	 

	

231,562 	013 

	

361,555 	020 

	

17,500 	-  

	

61,069 	 

	

716,287 	0.40 

	

359,387 	020 

	

1,091,463 	0 12 

	

126,235 	 

	

1,838,320 	104 

	

6,223 	 

061 
014 
0'40 
..... 

-*Petites tonnes partout. (a) Les métaux, tels que le cuivre, le plomb, l'argent et le zinc, sont, pur des fins statistiques et comparatives. évalués à a valeur 
moyenne finale du métal afiné. La fonte, le minerai de zinc et les oxydes de cobalt sont évalues au fourneau ou aur place; les produits non.métaliques, à la mine ou 
au point de distribution. (b) Les teneurs en cuivre des produite de fonderies, et les récupérations estimées des minerais exportés à 27.180 cents la livre en 1917 et 
27.202 cents la livre ei 1916. (c) La pro 1uction tot de da la fonte au Canada, en 1917 a eté de 1,153,789 tonnes, évaluées à $21,290,101. dont il faudrait soustraire 
1,110,767 tonnes, évaluées à $23,521,318„ imputables au crédit des minerais importés; en 1916, la production totale de la fonte a été de 1,169,257 tonnes évaluées à 
816,750,898 dont il faut soustraire 1,033,563 tonnes évaluéei à 15,122,293, imputables au crédit des minerais impurtéi. (d) Le plomb affiné et le plomb contenu dans le 
plomb d'cenvre exporté à 11-137 cents la livre, en 1917, et à 8-513 cents la livre en 1916, la moyenne des prix à Montréal. La teneur en nickel de matte produit et 
nickel récupiré de minerais d'argmt-cubalt-nickel. éia.lu.ie  à 11 cents en 1117 et A 31 cents en PM. Li valeur du nickel contenu dans la matte, telle que rapportée 
par les exploitants, a été d'environ 10 à 15 cents la livre pur les deux années. (f) Argent récupéré en lingots et récupérable den mineriis et des produits de fonderies, 
exporté à 81.410 cents l'once en 2,917 et à 65-661 cents en 1916. (g) Rapport brut pour vente de gaz. (h) En 1917 et 1916, chiffres rapportés par les exploitants, 
différant quelque peu de ceux du Commerce et de la Navigation. 



État comparatif de la production minérale des années 1916 et 1917—Suite. 

	

1916. 	 1917. 	 Augmentation (+) ou 	Augmentation (+) ou 

	

Diminution ( — ). 	-Diminution ( — ). 
i Produit. 

	

Pour 	 Pour 
Quantité. 	Valeur (a). 	cent du 	Quantité. 	Valeur (a). 	cent du 	Quantité. 	% 	Valeur. 	ri' 

	

Total. 	 Total. 

Matériaux de construction et produits argileux. 	 $ 	 $ 
—Suite. 

Pierre— 
Granite 	 1,247,267 	070  	639,412 	034    	— 	607,855 	487 
Calcaire 	. 	 2,224,091 	126  	2,283,659 	120  	+ 	59,568 	27 
Marbre 	118,810 	007  	55,820 	003    	— 	62,990 	530 
Gréa 	146,241 	008  	261,256 	0• 14    	+ 	115,012 	786 

Total   	, .  	17,467,186 	986  	19,837,311 	1046 . 	... 	... . .... .... 	.. 	+ 2,370,125 	136 

	

---- — -- — 	 — 
Grand total   	177,201,534 	10000 	 189,646,821 	100 	

— 
00 	 +12,445,287 	702 

• 
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La valeur tOtale de la production métallique, en 1917, fut de $106,455,147 contre 
e106,319,365, en 1916, et $75,814,841 en 1915. Alors que la différence en 1917 consiste 
en une petite augmentation se montant à seulement un dixième d'un pour cent, on 
remarquera que les diminutions dans la valeur de la production des métaux fins se mon-
tant à au delà de $7,170,000 furent compensées par des augmentions dans les prix de 
sept métaux qui se montèrent jusqu'à plus de $7,300,000. 

La valeur totale du rendement de produits non-métalliques en 1917 fut de $83,191,- 
674, contre $70,882,169 en 1916; $61,294,330 en 1915; et $79,273,461 en 1914. Ainsi, 
alors que la valeur des produits non-métalliques en 1916 fut moindre qu'en 1912. et 1913, 
celle de 1917 fut supérieure à celle d'aucune année précédente. Une bonne partie de 
cette plus-value doit être attribuée aux prix plus élevés obtenus pour la plupart de ces 
produits, bien que, d'autre part, il y ait d'importantes augmentations dans les quantités 
de certains minéraux pour produits de guerre tels que amiante, chromite, graphite et 
pyrite. 

La valeur totale de la production en 1886 était de $10,221,255, ou environ $2.23 
par tête. En dix années, la valeur s'est accrue jusqu'à $22,474,256, ou $4.38 par tête, 
plus que le double de 1886, et presque deux fois la production par tête. Pendant la 
décade suivante, cette production continua d'Accroître et atteignit, en 1906, le chiffre de 
$79,286,697, ou $12.81 par tête, environ 31 fois la production de 1896. De 1906 à 1917, 
la production totale s'est accrue de plus de 139 pour cent. 

Les statistiques de la production minérale annuelle du Canada depuis 1886 et la 
production annuelle totale de produits métalliques et non-métalliques depuis 1907 sont 
indiquées au tableau ci-dessous: 

Production minérale annuelle an Canada depuis 1886. 

Année. Année. 
Valeur de la 
production. 

Valeur par 
tête. 

Valeur de la 
production. 

Valeur par 
tête. 

1886. 	• 	...... 	. 
1887 	  
1888.. 	  
1889 	  
1890 
1891 	  
1892.. 	 
1893 	  
1894 	  
1895.. 	  
1b96. 	  
1897. 	  
1898. 	  
1899. 	  
1900 	  
1901. 	  

	

10,221,255 	2.23 

	

10,321,331 	2.23 

	

12,518,894 	2.67 

	

14,013,113 	2.96 

	

16,763,353 	3.50 

	

18,976,616 	3.92 

	

16,623,415 	3.39 

	

20,035,032 	4.04 

	

19,931,158 	3.93 

	

20,505,917 	4.05 

	

22,474,256 	4:38 

	

28,485,023 	5.49 

	

38,412.431 	7.32 

	

49,2.34,005 	9.27 

	

64,420,877 	12 04 

	

65,797,911 	12.16 

1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905. 	  
1906 	  
1907 	  
1908. 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  
1912. 	  
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917. 

63,231,836 
61,740,513 
60,082,771 
69,078,999 
79,236,697 
86,865,202 
85,557,101 
91,831,441 

106,823,623 
103,220,994 
135,048,296 
145,634,812 
128,863,075 
137,109,171 
177,201,534 
189,646,821 

11.36 
10.83 
10.27 
11.49 
12.81 
13.75 
13.16 
13.70 
14.93 
14.42 
18.27 
18.77 
15.96 

■ 



Non-métallique. 

Combustibles Matériaux de 
Métallique, et autres pro- construction. 

duits non argileux et de 
métalliques. carr. de pierre. 

Année. Total. 

1907 	  
1908 
1909 	  
1910. 	  
1911 	 • 
1912 	  
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917   	

	

42,426,607 	31,275,546 	12,863,049 (a) 86,865,202 

	

41,774,362 	32,142,781 	11,339,955 (a) 85,557,101 

	

44,156,841 	31,141,251 	16,533,349 	91,831.441 

	

49,438,873 	37,757,158 	19,627,592 	106,823,623 

	

46,105,423 	34.405,960 	22,709,611 	103,220,994 

	

61, 172, 753 	43, 080, 674 	28,794,869 	135,018,296 

	

66,361,351 	48,463,709 	30,809,752 	143,634,812 

	

59,386, 619 	43, 467,229 	26,009,227 	128,863,075 

	

75,814,841 	43, 373,571 	17,920,759 	137,109,171 

	

106, 319, 365 	53, 414, 983 	17,467, 186 	177,201,534 

	

106,455, 147 	63, 351,363 	19,837,311 	189,646,821 
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Valeurs annuelles de la production soit métallique soit non-métallique. 

(a) Le total comprend $300,000 accordées 'pour les produ'ts non signalés. 

La production de la fonte donnée dans le tableau général comprend seulement 
cette quantité de la production des hauts fourneaux canadiens mise à l'actif des mine-
rais canadiens. Il se fait une importante production de fonte avec les minerais im-
portés (voir les notes au bas du tableau général et le chapitre sur le fer et l'acier) et 
la valeur totale de cette production, en 1917 ne fut dépassée que par la production du 
charbon, du cuivre et du nickel. Ti se fait aussi une production considérable d'alumi-
nium avec les minerais importés, dont la valeur dans le tableau général n'est pas com-
prise. 

Exportations et importations. 
Une partie considérable de la production minérale du Canada, s'exporte au dehors 

pour y être, soit utilisée, soit soumise à l'affinage. D'autre part, l'on importe de très 
grandes quantités de produits miniers principalement ceux qui ont été affinés ou sou-
mis à un traitement partiel, ou transformés en articles manufacturés, immédiatement 

La valeur totale des exportations de produits miniers, autant ceux qui provenaient 
directement des mines que les produits manufacturés, se montait à $167,805,818 en 1917 
au lieu de $171,178,583 en 1916. Cette valeur comprend pour 1917 des produits miniers 
valant $77,069,667, et des produits manufacturés évalués à $90,736,151, au lieu de $80,- 
755,461 et de $90,423,122 respectivement en 1916. 

' Par le fait, la production entière du Canada, en cuivre, en nickel et en argent, est 
exportée, ainsi qu'une très forte proportion de la production d'or, d'amiante et de mica. 
Ti y a, en outre, des exportations considérables de charbon. Ces produits, à eux seuls, 
forment environ 90 pour cent de la valeur des produits miniers exportés. Les produits 
manufacturés qu'on exporte comprennent surtout des articles en fer et en acier, des 
instruments aratoires, l'aluminium, le carbure de calcium, l'acétate de chaux, les engrais 
chimiques et le coke. 

C'est aux Etats-Unis que s'exporte la majeure partie des produits miniers du 
Canada; au cours de l'exercice financier 1916-1917, on y a exporté 77 pour cent et envi-
ron 20 pour cent au Royaume-Uni. 

Une grande variété de produits minéraux, surtout d'articles manufacturés en 
entier ou en partie, est importée au Canada tous les ans; ces importations ont aug-
menté très rapidement durant les dix années qui ont précédé 1913. Pendant les deux 
années suivantes, toutefois, il s'est produit une diminution, mais en 1916 les importa-
tions sont remontées à une valeur à peu près semblable à celle de 1913. La valeur total 
de ces importations pendant l'année 1917, a été de $353,660,555 au lieu de $256,346,726 
en 1916; de $146,465,500 en 1915; de $181,675667 en 1914; de $259,299,745 en 1913. 

Il est peut-être significatif que dans la valeur tc;tale de ces importations en 1917, 
plus de la moitié comprenait des produits en fer et en acier, et environ le 30 pour cent 
en charbon, coke et pétrole. 



ten. 

ton. 

qtx 

197,455' 
3,872,463 

241,272 
7,099,387 

712,880 
152,534 

8,583 
329,215 

18,382,903 
252,476 

20,776,536 
558,180 

45,724 
93,932 
52,088 

- 1.733,156 

19,229 
142 

221,423 

865,569 
134,104 

647 

812,724 

136 

21,718,781 
1,271,460 

29,022 
75 

72,337 

2,130 
28,212 
24,301 

774 
164,004 

185 
5,972 

60,863 
14 

2,232 
279,646 
172,850 

1,075,374 

330 

139,153 
2,308 

310 

507,898 
4,903,326 

430,956 
7,387,192 
1,542,945 

342,528 
22,578 

110,007 
15,929,051 

245,182 

14,183,264 
925,056 
81,173 

8,708,650 

11,309 

17,621,398 
451,345 
30,052 

20 
401,331 

183 
6,558 
7,419 

56,476 
660,673 

16,031 
320,296 
683,380 

200 
7,455 

974,200 
94,364 

290,964 

359 

122,430 
2,277 

2,062 
15,375 
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Exportations des produits de mines et (les produits miniers fabriqués. 
• .Années civiles 1916 et 1917. 

Produits. 
1916. 

Quantité. 	Valeur.' 

1917. 

Quantité. 	Valeur. 

Arsenic   qtx 
Asbest,e  	' 	  ton. 
Asbeste, sable et déchets 	 
Charbon 	  
Cobalt (neuf mois seulement)..., 	 
Chromite (minerais de chromite) 	 
Corindon.. 	. 	. .... . .. 	 
Feldspath, magnésite, talc, etc 	 
Quartz aurifère, poussière, pépites etc.. 
Gypse ou plâtre, brut.... „.... ...... 
Métaux, comme suit :- 

Cuivre, fin, in minerais, matte, ré-
gule etc 	  

Plomb, métallique en minerai, etc... 
Molybdénite (9 mois.) 	  
Nickel, fin, en minerai, matte, ou 

speiss 	 
Platine, en concentrés ou autres for- 

mes. 	 ormes 
Argent, métallique, en minerais con-

centrés, etc 	 
Mica 	 livres 
Couleurs minérales, oxydes de f., ocre 	 qtx 
Eaux minérales, natur., non en bout 	gaL 
Cite minérale    qtx 
Huile:- 

Minérale, pétrole et kérosène, brute gal. 
Minérale, pétrole et kérosène ratier.. 
Gazoline et naphte 	 

Minerais :- 
Antimoine 	  ton. 
Fer 	  
Manganèse 	 
Zinc (9 mois) 	 
Autre 	  

Phosphates 	  
Plombagine, minerai brut et concentr 	 qtx. 
Pyrites    ton. 
Sel.     qtx 
Sable et gravier.  ton. 
Pierre d'ornement, granite, marbre, 

etc., non ouvree. 	  
Pierre à bâtir, pierre de sable, calcaire 

etc., non ouvrée 
Pierre broyée. .... 
Pierre pour la fabrication des pierres 

meulières brute 	 
Autres produits des mines ...... 

Total des produits miniers 

PRODUITS FABRIQU18. 

Abrasifs, artificiels (9 mois). 	 
Instruments aratoires et machines :- 

Faucheuses 	  
Cultivateurs 	 • 	„ 
Glaneuses 
Semoirs 	  
Moissonneuses 	  
Charrues 	  
Herses 	  
Râteaux 	  
Semeuses 	  
Machines à battre 	  
Toutes autres 	  
Pièces de machines.   	

39,505 
96,775 
33,564 

2,135,359 

12,633 
56 

221,156 

1,249,421 
90,481 

	

804,417 	8,662,179 

	

. 532 	41,945 

	

25,279,359 	15,637,883 

	

1,308,793 	379,720 

	

33,917 	25,312 

	

229 	 22 

	

80,987 	' 201,053 

	

137,647 	11,439 

	

446,595 	48,137 

	

54,806 	14,191 

	

794 	48,158 

	

161,260 	541,779 

	

937 	89,541 

	

69,331 	1,348,540 

	

103 	1,543 

	

6,223 	13.114 

	

156,722 	557,024 

	

3,059 	2,223 

	

1,114,913 	388,309 

	

15,967 	7,989 

	

128,453 	103,796 

	

26,754 	27,611 

	

356 	1,764 
17,694 

80,755,461 

6,672 	211,024 	12,149 
• 4.219 	142,028 	6,336 

1,115 	65,011 	2,771 
4,713 	317,831 	- 	6,240 
7,495 	814,517 	9,502 

17,760 	433,650 	25,354 
6,691 	97,214 	. 	4,093 
2,011 	43,746 	4,704 

2 	 128 	 26 
1,522 	465,209 	1,172 

	

292,603 		  

	

750.966 	  

nernb. 

77,069,669 

1,249,513 

486,593 
170,611 
188,897 
314,435 

1,158,757 
1,150,386 

93,609 
116,395 

2,621 . 
274,764 
297,640 

-• 	1.025,275 



Produit. 

PRODUITS FABEIQUiS-Suite.  

Amiante, produits manufacturés d'. 	 
Briques 	  M. 
Ciment 	  
Argile, produits manufacturés d' 	 
Coke. 	 •. Ton 	 
Ecrémeuses 	  
Drogues, chimiques et médicinales:- 

Acétate de chaux 	  Qtx. 
Aci1e sulfurique 	  
Sulphate d'Ammonium (9 mois) 	 
Carbure de Calcium 	  
Cyaniure (9 mois) 	  
Phosphore 	 Livres 

Poterie et produits manufacturés 	 
Engrais 	  
Moteurs à gazoline 	 Nomb. 
Meules fabriquées 	  
Gypse ou plâtre, broyé 	  
Fer et acier, et produits:- 

Poêles de toutes sortes 	  
Bouées à gaz, et parties de 	 
Pièces de fonte, n.d 	  
Ferro-silicium et composés ferreux..Tonnes 
Fonte 	  
Machines linotypes, et parties de 	 
Machineries, n.d 	  
Machines à coudre, et parties de....Nomb. 
Machines à laver de ménage, et essoreuses. 
Dactylographes 	 .Nomb. 
Riblons de fer et d'acier 	 Qtx. 
Barres et tiges (9 ........ Tonnes 
Billettes, blooms, lingots (9 mois) 	 
Rails (9 mois) 	  
Quincaillerie:- 

	

Broches et clous de 	  Qtx. 
Outils, à mains ou pour machines 

	

Ferronnerie, n.d 	  

	

Autres, n. d. ... 	  

Chaux 	  
Métaux :- 

Aluminium, en barres, blocs, etc..... Qtx 	 
Aluminium, produits d' 	  
Laiton, vieux et rebuts .... 	Qtx 	 
Cuiv. en saumons, barres, feuil, etc. 
Cuivre, vieux et rebuts 	  
Cuivre en saumons, etc .. . . 	.. 
Bardeaux métalliques, lattes et tôle 

ondulée pour toiture 	  
Produits plaqués, n.d 	 
Platine. vieux et rebuts (9 mois) 	Onces 
Produits non dénommés 	 

Eaux minérales et gazeuses (en bouteilles) 
Huile, n.d 	  Gal. 
Plombagine, produits de 	  
Pierres de toutes sortes, dressées 	 
Goudron 	  
Fer-blanc et produits manufacturée de 	 
Véhicules :- 

Automobiles  	Nornb. 

	

pièces d'. 	  
Bicyclettes 	 Nomb. 

pièces de.. ... 

	

Total des produits fabriqués 	 

	

Grand total 	  
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Exportations des produits, de mines et des produits miniers fabriqués. 
Années civiles 1916 et 1917-Suite. 

1916. 	 . 	1917. 

Quantité. 	Valeur. 	Quantité. 	Valeur. 

$ 	 $ 

' 	4,741  	55,666 

	

1,746 	13,942 	4,464 	40,039 

	

2,424  	16,857 

	

58,550  	83,600 

	

48,539 	221,334 	23,595 	137,318 

	

34,567 	... 	......  	150,923 

	

73,589 	216,397 	67,607 	216,042 

	

31,517 	74.527 	189,551 	197,888 

	

160,947 	693,377 

	

1, 469, 663 	4,369,085 	1, 629, 827 	4, 027, 894 

	

749,955 	1,837,959 

	

831,950 	122,323 	1,121,835 	185,767 

	

7,620  	14,501 

	

3,338,413  	1,253,067 

	

529 	86,310 	 800 	152,275 

	

43,178  	29,242 

	

154,630  	 146,384 

	

29,956  	 50,451 

	

2,481 .  	 85 
• 167,881  	583,297 

	

22,802 	1,352,013 	33,212 	2,616,924 

	

23,301 	374,383 	12,081 	423,814 

	

35,465  	6,977 

	

1,206,863  	2,499,581 

	

82,032  	157,1109 

	

5,763  	6,400 

	

3,597 	246,761 	1,883 	97,904 

	

2,285,991 	1,357,018 	3,531,826 	2,300,022 

	

41,321 	3,633,787 

	

41,558 	1,831,917 
• 26,402 	1,605,742 

	

2,450,517 	8,597,320 	2,109,637 	9,823,700 

	

376,549  	940,347 

	

515,613  	917,177 

	

38,974,154  	7,000,678 
• 66,906  	74,523 

, 

	

184,253 	5,201,066 	223,246 	7, 620, 953 

	

26,780  	 17,165 

	

375,037 	6,064,779 	595,000 	9,615,627 

	

24,304 	581,268 	175,706 	4,776,025 

	

58,466 	1,284,895 	159,939 	4,296,899 

	

1,121 	7,710 	10,045 	62,153 

	

30,56F  	41,084 

	

15,050  	23,164 

	

195 	18, 250 

	

3,143,135  	- 5, 611, 5.56 

	

1,576  	10,745 

	

3,391,857 	1,033,025 	4,261,160 	1,041,467 

	

304,919  	. 334,505 

	

4,592 	- 	 1,816 

	

50,352  	43'547 

	

16,284  	R8,811 ' 

	

12,579 	6,078,668 	9,492 	4,561,875 

	

672,060  	2,035,769 
580 " 	50,894 	 454 	61,984 

5,877 ... 	.  	52,260 

	

90,423,122  	90,736,151 

	

171,178, 5&1  	168,126,114 
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EXPORTATIONS. 

Tableau indiquant la destination des produits miniers durant les exercices finan- 
ciers 1914-1915, 1915-1916 et 1916-1917. 

Destination. 	 Valeur. 	Valeur. 	Valeur. 
1914-15. 	1915-16. 	1916-17. 

Empire britannique. 	 $ 	 $ 	 $ 

Royaume-Uni 	. 	-  	12,219,937 	12,425,248 	15,545,227 
Australie 	125,903 	122,409 	53,297 
Bermudes  	• 	 5 	210 
Afrique du Sud, britannique 	8,092 	' 43,397 	27,151 
Guyane anglaise 	28,812 	109,590 
Inde 	 612  	119,559 
Indes orientales, autres 	 4,404  	37,567 
Indes occidentales  	 1,552 	9,170 	60 
Gibraltar 	 1,974 	3,301 	55,828 
Hong-Kong 	 . 	 213,254 	498,991 	263,812 
Terre-Neuve 	 516,756 	806,726 	919,300 
Nouvelle-Zélande 	 130 	695 	12,639 

Total Empire britannique 	13,092,614 	13,943,754 	17,144,240 

Autres pays. 
• 

Alaska 	 243,231 	295,169 	347,124 
Argentine 	 3,447 	102 	132 
Autriche-Hongrie 	 37,124 	  
Belgique.  	 45,668 	  
Brésil 	 3,159 ...... 	..-.. 	135 
Chili. 	 , 	 6,991 
Chine 	 94.203 	363.199 	135,483 
Cuba  	1,461 	7,304 	5,194 
Danemark 	 611  	7,646 
Egypte 	 3,312 
France 	 91,857 	186,868 	555,589 
Antilles françaises 	 900 

- Allemagne 	 290,276 	• 
Grées 	 914 	4,644 
Groenland, Islande, etc 	 4,957 	  
Hawaii 	 26,262 	1,804 	 
Hollande 	 87,207 	5,130 	17,923 
Italie  	 41,353 	154 783 	212,938 
Tapon 	 69,483 	61,016 	146,440 
Nlexique 	 1,928 	9,393 	  
st-Pierre et Miquelon 	 36,519 	40,919 	22,107 
Norvège 	 2,662 	  
Panama 	 3,891 	  
Pérou 	237 	  
Philippines 	.. 	... 	. 	.... 	.......... 	.. .......... 	5,257 	  
Porto-Rico 	• 	 2,016 	  
Portugal 	 633 	  
Russie 	 2,678 	62,687 	24,885 
3aint-Domingue 	 S 	 6,456 
Espagne 	 9t1 	9,900 	  

	

' 	  
Suède 	 345 	9,001 	  
Etats-Unis 	 37,558,209 	51,425,708 	66,974,768 

Total autres pays 	38,648,375 	52,646,107 	68,472,667 

Grand total   	51,740,989 	66,589,861 	85,616,907 

64724-2 
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IMPORTATIONS. 

Importations des produits de mines et de produits miniers fabriqués. 
Années civiles 1915, 1916 et 1917. 

	

1915. 	1916. 	1917. 
Produi 	

. 
ts 	 Valeur. 	Valeur. 	Valeur. .. 

' 

	

$ 	$ 	 $ 

Alumine 	892,34 	1,114,061 	1,866, 240 
Alun, alun en gâteaux et chloralum 	196,685 	471,836 	423,903 
Aluminium et produits manufacturés 	722,235 	671,038560,481 
Ammoniaque, nitrate d' 	 202,153 	• 	243,853 
Ammoniaque, sulphate d' 	14,637 	9,672 	26,062 
Antimoine, régule 	341, 918 	208,450 	61,732 
Antimoine, sels 	- 	 10,220 	13,891 . 	6,295 
Arsenic, oxyde et sulfure de 	 6,072 	18,925 	54,136 

. 
Amiante 	 168,894 	334,670 	537,431 
Asphalte 	 , 	 570,295 	563,446 	454,403 
Cloches et gong 	 • 	43,205 	- 72, 420 	84,021 
Bismuth 	 9,0(14 	8,608 	' 	12,022 
Blanc fixe et blanc de satin 	59,471 	86,306 	90,482 
Scorie de haut fourneau 	 14,067 	4,602 	7,106 
Borax.   - 	 164,180 	265,933 	381,291 
Brique et tuile 	488,288 	390,467 	442,450 
Brique réfractaire, d'une sorte non fabr. au  Canada, et n.d 	813,071 	1,657,7132 	3.156. 591  
Brome et bromures 	530 	413 	530 
Pierres meulantes 	 314 	1 	648 	910 
Ciment Portland, et pnduits manufacturés 	 47,836 	43,747 	28,354 
Craie, pierre de Cornwall, feldspath, spathflnor, magnésite, mica.. 	100,012 	170,498 	264,220 
Argiles à, porcelaine réfractaires, et autres 	 237,096 	325,494 	416,20f 
Charbon, anthracite, bitumineux, menu et tout venant. 	 28, 345, 605 	38,289, 666 	70,562, 357 . 	 
Coke 	1, 608, 464 	_ 2,229, 078 	• 6,517,2641 
Coke, moulu pour batteries électriques 	- 	 12,266 	8,119 	15,=9 
Cuivre et produits manufacturés 	3,957,770 	7, 566, 080 	10, 015, 561 
Cryolithe.  	 61,312 	78,916 	101,141 
Creusets, argile ou plombagine. 	 106,761 	520,341 	798,044 
Chlorure de chaux  	 112,142 	158,546 	100,834 
Cyanure de potasse, sodium, cyanogène et comp. de brome.. ..... 	367,329 	507,021 	505,294 
Diamants, non montés; non polis 	709,154 	1,332,957 	1,368,887 
Poterie. 	1,460,010 	2,180,414 	2,695,585 
Terre brute. 	 1,811 	4.074 	3,917 
Carbones électriques 	, 	 40,685 	58,676 	65, 225 
Emeri . 	 • 	206,732 	367,719 	632,83f 
Engrais, composés ou manufacturés. 	7e1,952 	639,884 	1,045,140 
Pierre .fusil, quartz, silex, etc 	 54,493 	90,280 	77,104 
Façades de fonderies 	9,855 	27,638 	47,410 
Terre à foulon 	 12,321 	' 	13,072 	17,004 
Fossiles 	 4,000 	2,699 	6,945 
Gannister 	 2,462 	2,833 	23,959 
Or et arent et produits manufacturés d' 	- 	 1, 829, 953 	20, 016,288 	2,921, 015 
Graphite et produits manufacturés de 	45,117 	103,150 	171,205 
Pierres meulières 	79,391 	122,291 	185,601 
Gypse et plâtre de Paris. 	 25,819 	43,291 	35,460 
Acide hydrofluosilicique 	36,085 	28,611 	97 
Fer et acier - Total, 1915, 	74,308,983 - 

1916, 	129,040,248 
1917, 	186,538,538 

. 	Fonte 	624,200 	1,145,150 	. 2,764,16i 
Produits ferreux et acier chromé 	820,976 	1, 89:4, 879 	2,045, 591 
Lingots, loupes, billes, barres puddlées, etc 	1,270,687 	895,446 	1,401, 78: 
Ferraille et acier de ramasse 	127,614 	179, 751 	454,070 
Plaques et feuilles 	 7,647,560 	12,806,896 	17,582,700 
Plaques et feuilles de ferblanc 	 2,843,951 	5,221,163 	9,985,631 
Barres, tiges, anneaux, bandes, etc 	 5,829,088 	13,362,807 	22,667,181 
Fer et acier de construction 	3, 615, 333 	8, 042, 127 	15,282, 015 
Rails et liens 	 379,218 	470,023 	944,591 
Tuyaux et conduits. 	110,978 	165,576 	143,124  
Clous et chevillea.  	86,876 	283,007 	892,021 
Fil métallique 	2,175,834 	4,305,674 	4,409,375 
Fonte de forge et produits manufacturés de. 	 1,932,370 	3,343,559 	&, 976,31 
Autres de fer et produits d'acier 	46,804,298 	76,975,990 102,089,955 

11inerai de fer 	 2,331,755 	4,419,013 	5,124,881 
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IMPORTATIONS. 

Importations des produits de _mines et de produits miniers fabriqués. 
Années civiles 1915, 1916 et 1917-Suite. 

P 	 1915. 	1916. 	1917. roduits. _ 	 Valeur. 	Valeur. 	Valeur. 

` 
$ 	$ 	 $ 

Bible ferrugineux 	 3,263 	15,641 	36,737 
Kalnite 	146 	5,016 	38,528 
Plomb et produits manufacturés; litharge 	2,482,916 	2,077,896 	1,732,428 
Chaux  	 • 	. 	 98,040 	96,332 	78,251 
Pierre lithographique  	1,316 	2,768 	3,921 
Manganèse, oxyde de 	 46,678 	63,786 	92,616 
Magnésie. 	 9,695 	20,651 	16,186 
Ecume de mer. 	 73 	  
Mercurs ou vif-argent 	 159,284 	74,461 	76,322 
Alliages métalliques- 	 _ 

Métal Babbitt 	' 	' 	 16,703 	20,521 	36,444 
Laiton et produits manufacturés de 	 3,177,942 	4,676,374 	5,328,655 
Métal Britannia, et produits manufacturés de 	 11,198 	25,192 	20,513 
Maillechort, nickel et argent nickelifère 	274,706 	414,410 	519,064 
Métal à types d'imprimerie 	 .. ......... 	.... 	1,838 	2,126 	1,193 

Substances minérales et bitumineuses 	123,726 	344,743 	647,414 
Eau minérale, y compris eau gazeuse .  	126,569 	130,933 	108,414- 
Anodes de nickel 	 9,571 	6,019 	ti,348 
Dcres, etat 	 281,749 	409,258 	417,502 ' 
Minerais de métaux, n.d 	 962,999 	2,844,277 	3,221,267 
Cire paraffine 	 40,965 	70,308 	140,722 
Bougre paraffine 	 27,552 	30,539 	75,257 
Pétrole et produits de 	7, 979, 264 	11,601, 476 	22, 741, 709 
Phosphate (engrais)  	 14,149 	16,182 	62,543 
Platine et produits manufacturés de 	 84,087 	88,543 	114,279 
Potage et produire manufacturés de 	. 	206,575 	150,735 	135,836 
Pierres précieuses  	 132,173 	207,621 	192,748 
Pierre ponce  	18,814 	34,554 	34,162 
Sel 	 517,526 	694,835 	1,083,205 
Salpêtre 	 279,692 	101,103 	163,556 
Sable et gravier 	120,756 	183,851 	312,403 
Ardoise et produits manufacturés de 	108,676 	96,776 	106,893 
Papier sablé 	 133,677 	217,317 	331,776 
Produits de soude, barille, bichromate, sel caustique, etc.... . 	.... 	858,364 	2,079,859 	3,096,578 
Pierre et produits manufacturés de (y cxinpris marbre) .  	539,173 	587,304 	764,658 
Soude, nitrate de 	 1,050,648 	2,973,173 	1,935,698 
Sulfate de fer (couperose). 	 5,302 	11,549 	9,952 
Soufre et phosphore    r 	 509,889 	1,229,356 	1,549,828 
Acide sulfurique 	1,872 	115,173 	15,680 
Talc 	 ,   	1,866 	(a) 	(a) 
Gondrcn, de houille et de pin  	151,377 	184,286 	208,065 
Etain et produits manufacturés d' (y compris ferblanterie) 	1,634,796 	2,999,675 	5. 656,e65  
Blanc d'Espagne et craie préparée 	 109,551 	181,349 	261,812 

iiic et produits manufacturés de 	 2,775,353 	3,690,577 	3,641,272 

	

14117.4c5.5i0 	2.58 .946.726 	353.660.555 

(a) Non consignés séparément. 

Production par province. 
Un résumé de la production Minérale par province, en 1916 et 1917, est donné dans 

les tableaux suivants. Le premier indique la production totale dans les diverses pro-
vinces et les pourcentages de chacune pour les trois dernières années. 

. En faisant ces comparaisons,,i1 faut se rappeler que la Nouvelle-Ecosse n'a pas à 
son -actif la forte production de fonte et d'acier à Sydney et Sydney-Mines, laquelle 
dérive presque entièrement de minerais de fer importés et n'est pas comptée, naturelle-
ment, comme produit minier canadien. De même, une grande proportion de la pro-
duction de fonte de l'Ontario est retranchée de la valeur totale, parce qu'elle est dérivée 
de minerais importés. La province de Québec, non plus, n'a pas à son actif la produc-
tion d'aluminium des Chutes Shawinigan, qui est un produit de bauxite importée. 

64724-2i 



1917. 1916. 
Produits. 

Or  ' 	. 	onces. 
Barytines 	' 	 tonnes. 
Charbon 	  0 
Meules    0 
Gypse 	  .... ...... 0 
Manganèse 	  0 
Molybdenite 	 livres. 
Tripoli   	tonnes. 
Produits d'argile 
Chaux 	 boisa.  
Piérre 	 
Autres produits. 	  

Total 

Valeur. 

94,305 
19,393 

18,514,662 
5,800 

278,160 
70,371 

.. • • .... 
12,139 

238,470 
182,506 
459,298 
167.158 

20,042,262 

Valeur. 

45,685 
54,027 

19,410,737 
$0$75 

 301,261 
14,836 

94 
18,000 

331,542 
197.344 
569,521 
151,620 

21,104,542 

Quantité. 

4,562 
1,368 

6,912,140 
273 

238,212 
646 

620 

911,534 

Quantité. 

2,210 
3,490 

6,327,091 
375 

215,472 
158 

94 
600 

986,106 

1916. 1917. 
Produits. 

argent  	onces. 
'Cuivre  	 livres. 
'Charbon 	 tonnes. 
Meules     •• 
Gypse 	  •• 
BUnganèse, minerai de 	  

'Gaz naturel  	M. pds  cubes.  
Pétrole 	 barils. 
Produits d'argile 	  
Chaux 	 boise 
Pierre 	  
Autres produits 	  

Valeur. 

386,016 
. 46,982 

153,064 

79,628 
2,663 

42,881 
104,635 
112,257 
190,061 

Quantité. 

400 
33,920 

189.095 
2,148 

38,556 

Total 	  1,118,187 1,425,024 

Quantité. 

143,540 
3,205 

 " 39,546 
(a) 

610,118 
. 	1,343 

424,113 

796,775 
2,341 

532,251 

Valeur. 

$ 
326 

9,219 
708,010  
35,879 

 191,631 

103,735 
- 	5,460 

51,304 
- 171,248 

111,150 
47,062 
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Production minérale par province, 1915, 1916 et 1917. 

	

1915. 	 1916 , 	 1917 
Province. 

Valeur de 	Pour cent 	Valeur de 	Pour cent 	Valeur de 	Pour cent 

	

la production. 	du totaL 	la production. 	du totaL 	la production. du total. 

$ 	 8 	 $ 
-*Nouvelle-Ecoase... ... 	 18,088,342 	13.19 	20,042,262 	11 • 31 	21,104,542 	11.13 

Nouveau-Brunswick 	903,467 	0.66 	1,118,187 	0.63 	1,435,024 	0-76 

'Québec 	11,619,275 	8.48 	14,406,598 	8-13 	17,400,077 	9.18 

Ontario 	61,071,287 	44-54 	80,461,323 	45.41 	89,066,600 	46.96 

Manitoba 	 ...... ..... 	1,318,387 	0.96 	1,823,576 	1.03 	2,628,264 	1.39 
Saskatchewan 	451,933 	0-33 	590,473 	0.33 	860,651 	0.45 

Alberta 	..... ....... 	9,909,347 	7.23 	13, 297, 543 	7.50 	16, 527,533 	8•71  
Colombie britannique 	.... 	28,689,425 	20.92 	39,969,962 	22.56 	36,141,926 	19.06 
Yukon 	5,057,708 	3.69 	5,491,610 	3-10 	4, 482,202 	2.26 ,  

Dominion 	•   	137,109,171 	100.00 	177,201,534 	100-00 	189,646,821 	100-00 
- 

«Vomprenci une petite production de chaux de l'lle du Prince-Édouard, 

Production minérale de la Nouvelle-Ecosse, 1916 et1917. 

La production totale de fonte en Nouvelle-Écosse, en 1917, a été de 472,1-17 tonnes, évaluées à 
310,387,234, et, en 1916, à 470,055 tonnes, évaluées à $7,050,825. 

Production minérale du Nouveau-Brunswick, 1916 et 1917. 

(a) Compris dans "Autres produits." 
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Production minérale de Québec, 1916 et 1917, - 

Produits. 
1916. 	 1917. 

Quantité. 	Valeur. I Quantité. I  Valeur.  

$ 
Molybdénite 	 livres 	(b) 	 216,693 
Cuivre    n 	5,703,347 	1,551,424 	5,015,560 
Or  	onces 	1,034 	21,375 	1,511 
Minerai de fer vendu pour exportation 	3,209 	8,308 	16,488 
Plomb 	  livres 	698,760 	59,485 1,378,001 

' 	- Argent 	 onces 	98,610 	64,748 	136,194 
Minerai de zinc. 	 tonnes 	1,663,200 	212,956 	1,786,740 

, 	.  
Amiante et asbestine 	  n 	154,149 5,228,869 	153,771 
Chromite 	  n 	27,517 	311,460 	36,725 
Feldspath    n 	4,610 	18,075 	1,188 
Graphite (a). 	  If 	 479 	75,776 	541 ' 
Magnésite 	_ n 	54,778 	554,304 	58,090 
Mica 	192,343 	  
Eau minérale 	  gall. 	93,782 	16,223 	  
Oxyde de fer  	tonnes 	8,811 	58,711 	9,409 
Phosphate 	  n 	 190 	2,340 	123 
Pyrites 	 n 	.  130,639 	523,272 	122,882  
Quartz  	 .. 	1,149 	1,436 	550 
Ciment 	 - 	 barils 	2,150,475 	2,525,863 	2,079,625 
Produits d'argile 	976,164 	  
Kaolin 	  Onces 	1,750 	17,500 	533 
Chaux    boise. 	1,198,845 	267,119 	1,470,486 
Ardoise 	 carrés 	1,262 	6,223 	1,422 
Pierre 	 1,370,465 	  
Autres produits 	342,159 	  

Total. 	  

_ 
216, 693 

1,363,229 
31,235 
48,599 

153,468 
110,885. 
159,038: 

7,228,233: 
499,682- 

8,204 . 
106,305-
728,275. 

 286,730 
9,201 

87,605. 
1,230. 

• 501,351 
1,788 

3,274,989 
973,716« 

9,594 
335,012 . 

 7,789 
991,593- 
265,633  

14,406,598  	17,400,007 

Il y a eu aussi dans cette province une production importante d'aluminium provenant de minerais„ 
importés. 

(a) Comprend la production de Terre dé Baffin. 
(b) Compris dans "autres produits". 



840,536 
44,997,035 

492,481 
137,399 
115,691 
685,932 
(b) 

82,958,564 
21,608,158 

250 
2,186 

67 
14,878 
1,284 
3,476  

30,668 

17,933,109 
300 

196,778 
13 

177,552 
94,519 

- 132,903 
13,051 

2,230,386 

2,031,396 
11,638,150 

924,590 
12;240,094 
10,180,485 

385,381 
1,328,605 

58,393 

29,035,498 
14,188,133 

2,750 1  
262,349 

 10,307 
53,332 
10,238 

249,588 
• 116,086 

62,896 
110,333 

2,763,105 
1,500 

389,621 
174 

555,523 
167,636 
717,653 
48,575 

2,312,677 
2,145,036 

367,115 
77,726 

857,023 
836,903 

80,461,323 

1,079,572, 
42,867,774 

423, 2611 
152,764 

46,022 
• 1,586,711 

68,213  
84,330,280 
19,301,835 

120 
4,656  

188 
18,274 
4,219 
3,173 

48,947 

19,868,036 

202,991 
26 

288,058 
- 177,983 

138,909 
15,778 

1,676,901 

2,846,850 
10,667,600 

28,489 

355,301 
427,293 

3,215,097 
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Production minérale de l'Ontario, 1916 et 1917. 

1916. • 1917. 
Produits.  

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

Amiante    tonnes. 
Cobalt, métal et oxyde, etc . 	 • livres. 

	

Cuivre  	
onces. 

Diluerai de fer vendu pour exportation 	 tonnes. 
Fonte de minerai canadien (a) 	  
Plomb 	  livres. 
Molybdénite 	  
Nickel 	  
Argent    onces. 
Actinote    tonnes. 
Oxyde arsénieux   
Corindon) 	  
Feldspath 	  
"Spathfluor 	 
-Graphite 	 
gypse 	  
Inca 	  
Eau minérale. 	  
Gaz naturel 	 M. pds Cu.  
Tourbe   tonnes 
Pétrole    barils 
Phosphate 	  tonnes 
Pyrites 	  
Quartz 	  
Sel 	  

• Talc 	  
Ciment    barils 
Produits d'argile 	  
Chaux   boisa. 
Brique, milico-calcaire 	nombre 
Pierre • 	  
Autres produits. 	 

Total 	  

2,150 
1,727,315 

11,651,461 
8,749,681 

542,097 
768,783 
176,712 
68,213 

33,732,112 
15,714,975 

1,320 
658,231 
32,153 
81,622 

. 68,756 
296,587 
130,138 
72,121 

135,231 
3,611,587 

473,477 
256 

1,080, 866 
362,251 

1,047,792 
76,139 

2, 267, 610 
2,575,304 

 668,368 
100,885 
992,455 

 1, 170, 052 

89,066, 600 

(a) La pioduction totale de fonte de l'Ontario, en 1917, a été de 698,333 tonnes évaluées à e14,638,726; 
en 1916, elle a été de 699,202 tonnes, évaluées à $9,700,073. 

(b) Compris dans "Autres produits". 

Production minérale du Manitoba, 1916 et 1917. 

Produits. 

Quantité. Valeur. 

1917. 

Quantité. 	Valeur. 

1916. 

3 

191,283 
101,218 
83,754 

. 794,897 
33,048 

372,894 
243,432 

Cuivre.     livres  

	

Or.  	 onces 
Argcnt .... 	• • • . 

• • • 	• • • • --------- 	• • • ' 
Produits d'argile 	  
Gypse calciné 	  tonnes 

Chaux 	boiss. 
Ciment .   barils 
Brique, siliw-calcaire  	nombre 

ierre 	  
Autres produits 	  

1,116,000 
440 

- 	7,201 
33,317 

393,982 
541,949 

5,070,500 

303,329 
9,095 
5,863 

258,931 
114,651 
92,932 

1,175,669 
78,742 

301,968 
289,081 

Total   	 2,623,264  1, 823, 576 



1916. 1917. 

Produits. 

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

,Charbon 	  tonnes 
Produits d'argile. 	  

' 	 Brique, silico-calcaire. ' 	 nomb. 
Autres produits. 	  

441,836 
78,668 
9,890 

60,079 
' 	674,500 

355,445 662,451 
78,251 
7,674 

112,275 

Total.   	 590,473 860,651 

281,300 

990,000 
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Production minérale de la Saskatchewan, 1916 et 1917. 

Production minérale de l'Alberta, 1916 et 1917. 

1916. 1917. 

-Produits. 

Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

82 
4,559,051 
6,904,231 

1,695 
11,386,577 
1,113,296 

Or 	  
Charbon 	  
Gaz naturel 	  
Pétrole 
Ciment . 	  
Produits d'argile 	  
Chaux 	 boisa. 
Brique, silico-calcaire 	 nomb. 
Pierre 
Autres produits (a) 	  

Total 	  

	 onces 
	tonnes 
M. pds cubes 
	 barils 

275,727 

697,500 
78,019 

• 

13,297,543 

477,832 
225,140 
20,033 
5,571 

237 
67,142 

4,735,368 
6,744,130 

8,500 
259,423 

1,547,590 
104,540 

14,153.685 
1,299,976 

63,302 
567,969 
309,991 
35,516 
15,703 
7,482 

73,911 

16,527,535 

(a) Comprenant en 1917 une petite production de cuivre, zinc et argent, en sus du sable et gravier. 



	

2,460,079 	668,650 

	

177,667 	3, 672, 703 

	

127,844 	14,238 

	

119,605 	97,379 

	

4,872 	29,232 

4,482,202 

Production minérale de la Colombie britannique, 1916 et 1917. 
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1917. 1916. 

Produits. 

Quantité. 

-, 

Antimoine et molybdénite 	 . livres. 
Cuivre (a) 	., 
Or. 	 onces. 
Plomb  	 livres. 
Platine 	. onces. 
Argent    ., 
Minerai de zinc 	  livres. 
Arsenic. 	tonnes. 
Charbon 	.1 
Gypse 	  ., 
Magnésite 	  s, 
Sulphate de magnésium 	  
Eau minérale 	 
Pyrites  	 tonnes. 
Quartz 	 ., 
Talc 	 ,, 
Ciment 	 barils. 
Produits d'argile 	  
Chaux 	 boiss. 
Pierre 	  
Autres produits 	  

3%969,962 

(a) Récupérations de cuivre des hauts fourneaux. 
(b) Molybdénite seulement. 

Production minérale du Yukon, 1916 et 1917. 

1916. 

Produits. 

Quantité. 

Minerai d'antimoine 	 tonnes. 	20 
Cuivre 	  livres. 	2,807,096 
Or 	  ' 	  onces. 	212,700 
Plomb   	 livres. 	95,222 
Argent  	onces. 	360,101 
Charbon 	 tonnes. 	3,300 

5,491,610 

Total. 	  

63,642,550 
219,633 

39, 157,701 
15 

- 3,392,872 
21,701,560 

2,584,061 

285,679 

194,042 

1,060 
41,077 

53 

635 

3 
13,003 

17,312,016 
4,540,216 
3,333,496 

600 
2,227,794 
2,778,667 

Valeur. 

8,075,190 

1,250 
5,300 

82,154 
848 

436,439 
292,628 
66,301 

564,218 
230,197 

9,525 

Valeur. 

169 
763,586 

4,396,900 
81,318 

236,446 
13,200 

Total. 

Valeur. 

207,587 

232,955 

5,709 
37,755 

• 25 

929 

3,705 
15,691,275 
2,764,693 
3,283,602 

3,823 
2,162,430 
2,479,947 

11,200 
8,235,716 

20 

4,645 
1,382 

28,545 
132,143 

400 
438, oos 
334,685 
58,067 

263,978 
241,661 

36,141,926 

Quantité. 

(b) 3, 705 
57,730,959 

133,742 
29,483,725 

57 
2,655,994 

27,861,441 
280 

2,433,888 
10 

1917. 

Quantité. 	Valeur. 



17,108,707 
23,452,330 
19,297,940 
16,127,400 
14,082,986 
12,713,613 
11,387,642 
10,092,726 

Année civile. Nouvelle- 
Eeosse.• 

Nouveau- 
Brunswick. Québec. Ontario. Manitoba. Alberta.  Saskatche- 

wan . 
Yukon. Colombie 

britannique. Total. 

1899 . 	  
1900 	  
1901. 	  
1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 	  
1906 	  

1907 	  
1908 	 • 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  
1912 	  
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917 	  

$ 6,817,274 
9,298,479 
7,770,159 

10,686,549 
11,431,914 
11,212,746 
11,507,047 
12,894.303 

11,532,040 
14,487,108 
12,504,810 
14,195.730 
15,409,397 
18,922,236 
19,376,183 
17,584,639 
18,088,342 
20,042,262 1 

 21,101,542 

$ 420,227 
439,060 
467,985 
607,129 
680,495 
559,913 
559,035 
646,328 

664,467 
579,816 
657,035 
581,942 
612,830 
771,004 

1,102,613 
1,014,570 

903,467 
1,118,187 
1,435,024 

2,585,635 
3,292,383 
3,789,981 
3,743,636 
3,585,938 
3,688,482 
4,405,975 
5,242,058 

6.205,553 
6,372,949 
7,086,265 
8,270,136 
9,304,717 

11,656,998 
13,475,534 
11,836,929 
11,619,275 
14,406,598 
17,400,077 

9,819,557 
11,258,099 
13.970.010 
14,619,091 
14,160,033 
12,582,843 
18,833,292 
25,111,682 

30,381,638 
30,623,812 
37,374,577 
43,538,078 
42,796,162 
51,985,876 
59,167,749 
53,034,677 
61,071,287 
80,461,323 
89,066,600 

	

8 898,775 	4,657,524 

	

584,374 	5,122,505 

	

1,193,377 	6,047,447 

	

1,500,359 	8,996,210 

	

1,791,772 	6,662,673 

	

2,463,074 	12,073,589 

	

2,214,496 	15,054,016 

	

2,413,489 	12,684,234 

	

1,318,387 	9,909,347 

	

1,823,576 	13,297,543 

	

2,628,264 	16,527,535 

$ 533,251 
413,212 
456,246 
498,122 
636,706 

1,165,642 
881,142 
712.313 
451,933 
590,473 
860,651 

$ 3,335,898 
3,669,290 
4,032,678 
4,764,474 
4,707,432 
5,933,242 
6,276,737 
5,418,185 
5,057.708 
5,491,610 
4,482,202 

$ 12,482,605 
16,680,526 
20,531,833 
17,448,031 
17,899,147 
19,325,174 
22,386,008 
25,299,600 

25,656,056 
23,704,035 
22,479,006 
24,478,572 
21,299,305 
30,076.635 
28.086,312 
21,164,039 
28,689,425 
39,969,962 
36,141,926 

$ 49,234,005 
64,420;877 

• 65,797,911 
63,231,836 
61,740,513 
60,082,771 
69,078,999 
79,286,697 

86,865,202 
85,557,101 
91,831,441 

106,823,623 
103,220,994 
135,048,290 
115,634,812 
128,863,075 
137,109.171 
177,201,534 
189,646,821 

El= 
fe!!!!!!f1 

Production minérale par province 1899-1917. 

• Comprend une faible production de Pile du Prince-Edouard. 

t\D 

,Wr,1*.re 



Total, métall 
Total, non-mi  
Total, matéri 

Minerais de fg 
Minerai d'or ( 

Lingots ex r 
Coneenteés 

Minerais coba 
Lingots exr 
Minerai et 

Minerais de cl 
Minerais de c 
Min. de ploml 
Produits de z 
Minerais arge 
Mines de plu 

Yukon .... 
Colombie bi 
Alberta 

MINERAIS 

Hommes 	 Meaux, 

	

Nom 	employés. 	 Minerais 	minerais 

	

bre  de 	 Salaires 	ou 	conc.ntrés  Valeur nette  
- 	 miijes 	- 	payés. 	minéraux 	ou 	des 

	

OU 	 extraits, 	minéraux expéditions. 

	

usines 	Fond. 	,urface. 	 expédiés. 

	

5 	598 	 364,489 	345,410 	244,854 	542,041 
les mines— 	 - 

]ivrenickelifère. 	9 	736 	1,286 	1,693,997 	1,000,364 	909,908 	5,020,003 

)arg.etdezinc.. 	76 	394 	817 	1,110,876 	186,616 	70,207 	2,652,802 

-nt-cuivre.or 	20 	823 	1,746 	2,512,211 	1,857,788 	l,6I7,'73 	9,580,537 

	

10 	5,182,616 

	

itallifêres .........451 	33,732 	22,058,526 	17,078,300 14,708,307 	43,467,229 

26 

Production des mines. 
• 	 . 

Les statistiques de production minérale données dans les tableaux précédents sont 
basées, ainsi qu'on l'a déjà dit, en ce qui concerne les minerais métallifères, sur la récu-
pération réelle ou probable de métaux affinés à partir de minerais traités. Nous avons 
essayé de compiler une autre série de relevés en éliminant autant que possible les opé-
rations métallurgiques et de n'inclure que les quantités exactes de minerais ou de con-
centrés expédiés des mines et leur valeur nette. Il n'a pas été possible cependant de 
complètement faire abstraction des opérations métallurgiques dans certains cas, comme 
par exemple quand il s'agit de la récupération de lingots dans l'exploitation de placers, 
de ln récupération de lingots d'or tirés de minerais libres et de lingots d'argent par des 
compagnie faisant à la fois l'extraction et le traitement; car il n'existe alors aucune 
base commerciale sur laquelle on puisse établir une séparation des valeurs. 

On trouvera dans les tableaux suivants un relevé de la production minérale établi 
sur cette basé, comprenant un état de la quantité de minerais ou de minéraux extraits; 
traités et expédiés, des quantités de métaux contenus dans les minerais expédiés et le 
détail de la main-d'oeuvre et des salaires payés. Il convient de remarquer que ces rap-
ports ne portent que sur les mines qui expédient régulièrement et ne comprennent pas 
la main-d'oeuvre employée dans la fusion de l'affinage des minerais ou dans les opéra-
tions des hauts fourneaux, sauf dans les cas signalés plus haut. Avant l'année 1917, 
nous n'avons pas obtenu de rapports relativement à la main-d'oeuvre employée pour la 
production du pétrole et ceux se rapportant à l'exploitation de placers furent trop in-
complets pour figurer dans nos tableaux. Les valeurs des minerais, ici données, sont 
en général celles fournies par les exploitants. Dans certains cas, cependant, o -à ces 
valeurs n'ont pas été fournies, on s'est borné à des estimations. 

Les tableaux indiquant les quantités du métal contenu dans les minerais expédiés 
donnent les quantités totales de métaux contenus sans aucune déduction ni concession 
quelconque faite pour compenser les pertes causées par le traitement ou par la fonte. 

Production des raines, 1914. 



• MINERAIS METALLIrkszs. 

Antimoine, minerai d'... ...... 
,Molybdène, minerai de 	 
Fer, minerai de 	  
Minerais d'or de mines- 

Lingots expédiés . ....... 	  

Concentres. 	  

Minerai-argentif., cobalt-
Lingots expédiés.. 
Miner, et concentrés 	 

Minerais cuivre nickelifère 	 
Minerais de cuivre. ...... 	. 
Min, de plomb argent. et  de zinc 

Produits de zinc 
Minerai or-cuivre argent 	 
Placers- 

Yukon 
Colombie britannique. 	 
Alberta 	  

Total, min. métallifères 	 
Total, min. nonsmétallifei es 	 
Total, matériaux de constructilin 
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Production des mines, 1914, contenu des expéditions. 

- 	 Or. 	Argent. 	Nickel. 	Cuivre, 	plomb. 	Zinc. 

	

onces, 	onces, 	livres, 	livres, 	livres, 	livres. 
Minerai d'or des mines- 	 - 

Min. cobalt-argentifères- 

Mines de placers- 

Production des mines, 1915. , 

• 
Hommes 

	

Nomb. 	employés. 	 Métaux, 	Valeur 
de 	 Minerais 	minerais 

Salaires 	ou 	concentrés • 	nette 

	

mines 	 des 
ou 	

payés. 	minéraux 	ou 

	

extraits. 	minéraux ex péditions ' 

	

d'usines 	Fond. !Surface. 	 expédiés. 

, 

	

nomb. 	nomb. 	$ 	tonnes. 	tonnes. 	$ 

	

7 	157 	 55,038 	15,318 	1,491 	83,971 

' 	
4 	52 	16,990 ... - 	 37 	28,450 

	

 5 	399 	230,346 	251,742 	398,112 	774,427 

	

18 	8,953,130 

	

50 	1,324 	1,555 	2,893,187 	1,180,477 	8,335 	711,947 

, 

	

232 	3,410,936 

	

25 	1,008 	1,531 	2,363,414 	538,404 	61,362 	8,326,776 

	

1; 	857 	1,745 	2,202,536 	1,364,048 	1,372,724 	10,552,673 

	

6 	173 	205 	215,065 	141,758 	142,121 	1,026,562 

	

66 	328 	784 	960,894 	215,691 	73,752 	2,958,394 

	

14,895 	540,022 

	

33 	886 	1,691 	2,868,449 	2,380,709 	2,186,646 	10,947,039 

770,000 
	 / 	

4,776,145 

4,026 

	

205 	12,698 	11,805,919 	6,138,150 	4,259,734 	53,864,518 

	

472 	30,392 	26,257,126 16,594,889 14,481,882 	43,373,571 

	

943 	13,786 	5,657,717  	17,920,759 

	

1,618 	56,876 	37,720,762    	115,158,e48 

- 
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Production des mines, 1915, contenu des expéditions. 

. 	 . 

	

- 	' 	Or. 	Argent. 	Nickel.' 	Cuivre. 	Plomb. 

- 

• onces, 	onces, 	tonnes, 	tonnes. 	tonnés. 
• . 

Minerai d'antimoine 	  
Minerai d'or des mines- 	 - 

Lingots 	430,981 	87,116 	 
Concentrés 	35,779 	37,507 	...... ... 	.... ...... 	.... 	.. 

Minerais cobalt, argent- 	 . , 
Lingots des mines expé.d. 	,.:. 	. ... 	6,752,183 	  
Minerai et concentrés 	  17,603,943 	  

Min. de cuivre nickelif ère., 	 43,891 	23,318 	 
Minerais de cuivre..... 	.. 	. 	1,151 	64,965  	3,538 	 
Min. de zinc et de pl. argent. 	459 	2,637,444  	24,354 

Produits de zinc 	316,731 	 
Minerais argent-cuivre-or ... 	202,127 	849,784 .... 	...  	34,758 	 
Placers- 	, 

Yukon 	 229,803 	25,689 	  
Colombie britannique 	- 37,249 	  
Alberta 	195 	  

Total 	.937,744 28,375,362 	43,891 	61,614 	24,354 

Zinc. Anti-
moine. 

tonnes. tonnes. 

540 

6,116 

510. 6,116 

Production des mines, 1916. 

Antimoine 	 
Molybdène, minerai de' 
Fer, minerai de 	 
Minerais d'or des mines- 

Lingots expélés 	 
Concentrés. 	 

Miner. argentif., cobalt- 
Lingots expédiés, 	 
Miner, et concentrés 	 

	

Miner, cuivre nickelifère 	 
Miner, de cuivre 	 
Miner, de pl. arg. et  de zinc 
Produit de zinc 	 
Miner. or-cuivre-argent 	 
Placers-

Yukon.......... 	 

Colombie britanique 
Alberta 	  

Total, métallifères 	 

	

Total, non métallifères.,, 	 

	

Total, matériaux de consir 	 

Total 	 

	

Nomb . 	Hommes 	- 	 Métaux, 	Valeur 
de 	employés 

Salaires 	
Minerais 	minerais, 	nette o  u 	concentrés 

	

mines 	 des payés 	minéraux 	ou 
ou 	 extraits 	minéraux 	expéditions 

	

d'usines 	Fond 	Surface. 	 expédiés 

- 

	

nomb. 	nomb. 	 $ 	tonnes 	tonnes 	' 	S 	• 

	

5 	116 	 59,957 	14,947 (a) 	938 	136,360 

	

9 	262 	 122,072 - 	13,522 (b) 	78 	156,461 

	

4 	530 	 376,716 	331,822 	' 275,176 	715,107 

	

21 	10,418,052 

	

49 	1,304 	1,709 	3,540,899 	1,502,336 	9,340 	522,409 

	

171 	3,144,736 

	

32 	1,034 	1,561 	2,450,614 	547,882 	77,453 	9,736,490 

	

6 	875 	1,837 	2,824,818 	1,566,333 	1,566,333 	11,766,201 

	

12 	232 	261 	293,115 	170,666 	155,999 	1,444,676 

} 	84 	573 	1,070 	1,803,633 	395,802 .( 	84,516 	4,568,500 
. 	 82,077 	1,086,249 

	

59 	1,259 	1,975 	4,395,924 	2,907,344 	2,431,930 	18,514,772 

•  

	

9 { 	580,500 
	  / 	

4,413,958 

1,695 

	

260 	14,598 	15,867,748 	7,450,654 	4,681,041 	67,536,166 

	

532 	30,541 	24,987,562 	18,110,207 	15,699,830 	53,414,983 
. 	816 - 	12,465 	6,237.168  	17,467,186 

	

1,608 	57,601 	47,092,478  	138,418,335 

(a) Y compris l'antimoine affiné. 
(b) Teneur-en MoS„ des concentrés obtenus. 
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' Prodiktion des raines, 1916, contenu des expéditions. 

Or Argent Nickel. Cuivre Plomb Zinc. Antimoine 

onces onces tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes 

429 Minerai d'antimoine 	 
Minerai d'or des mines-

Lingots. 
Concentrés 

Minerais cobalt, argent-
Lingots des mines,expédiés 
Minerai et concentre 	 

Minerai cuivre nickélifère 	 
Minerais de cuivre 	 
Minerais de plomb argenti-

fère et de zinc ...... 
Produits de zinc 	 
Miner. argent-cuivre-or 	 
Placers- 

Yukon 	  
Colombie britannique. 	 

Alberta.... 	 

Total 

519,202 
30,138 

102,349 
54,136 • • • • • • • • • 

163,466 

211,010 
28,082 

82 

954,477 

713 

784 

4,982,702 
15,690,716 

24,794,913 

65,438 

2,582,952 
363,26? 
905,685 

47,703 

51,127 

51,127 

25,266 
4,638 

42,126 

72,030 

27,062 

27,062 

21,249 

24,249 429 

;,* 

Production des mines, 1917. 

• 	 Nombre 	nommes eln. 	 Métaux, 
deployés. 

	

	 Minerais 	minerais 	Valeur nette 
Sali 

	

raines 	
ares 

	

- 	„,._i_ 	ou minéraux concontrés 	des 
ou 	, 	 F....". 	extraits 	ou minerais expéditions 

' 	 d'usines 	Fond 	Surface. 	 expédiés 

MINzzers MiTALLIFIRES. nombre 	nombre 	6 	tonnes 	tonnes 	6 

Antimoine, minerai d' .... 	1 	46 	 35,739 	8,182 	361 	22,000 
'ilolybdène, minerai de ... 	22 	379 	260,692 	26,871 	1,554 	320,006 
Per, minerai de. 	9 	528 	509,163 	305,330 	215,302 	758,621 
Minerais d'or de mines- 	 _ 	• 

Lingots expédiés.. 	..  	 18 	9,312,424 
Concentrés. 	 45 	1,388 	1,633 	3.687,392 	1,303,410 	8,874 	365,375 

Ifinerais agentif. cobalt- 	 . 
Lingots expédiés. 	 318 	7,628,740 
Minerais et concentrés.. 	32 	1,079 	1,369 	2,667,607 	527,850 	72,719 	10,123,838 

Minerais cuivre nickélifère 	6 	907 	1,737 	2,981,896 	1,518,783 	1,509,841 	11,323,808 
} 	 ( 	46,799 	3,866,862 Miner. plomb argent et zinc 8 	 2 

Produits de zinc 	7 	716 	1,198 	2,95,090 	445,663 I 	116,489 	1,323,986  

Minerais or-cuivre-argent 	83 	1,730 	2,253 	4,667,578 	2,554,738 	1,878,911 	16,048,186 
Exploitation de placers- 

Yukon 	.  	69 	890 	1,337,063 	 r 	3,310,268 
Colombie britannique. ,. 	34 	275 	208,589 	 } 	8  1. 	496,000 

Total, metallifères 	' 	388 	16,128 	18,650,809 	6,690,827 	3,851,194 	64,900,113 
Total, non•metallifères...  	763 	32,088 	31,398,570 	.18,438,815 	15,468,048 	63,354,363 
Total, matériaux deconstr 	739 	10,814 	_- 6,609,872  	19,837,311 

	

1,890 	59,032 	56.659,251 	25,129,642 	19,319,242 	148,091,787 



ramegmemialamangusimiumiiisaua 
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Production des mines, 1917, contenu des expéditions. • 

Or 	Argent 	Nickel 	Cuivre 	Plomb 	Zinc 	Anti- 	Molyb- 

	

moine 	dé nite 

onces 	onces 	tonnes 	tonnes 	tonnes 	tonnes 	tonnes 	tonnes 

Antimoine, minerai d' 	 144 	 
Molybdène, minerai de... ....... 	.. ... 	...... 	 
Minerai d'or des mines— 

Métal brut  	447,373 	77,250 
Concentrés 	 21,905 	99,119 

Min. de Cobalt argentit- 
Metal brut expédié 	9,248,717 	 
Minerai et concentrés 	  12,042,990 	 

Miner. de cuivre nikélifèr .  	 52,587 	21,521 	  
Uin. d'or-cuivre-argent .. 	77,599 ‘ 	782,521  	40,479 	  
51iner. d'arg.-plomb-zinc... 	1,033 	1,670,064 .  	 19,318 

Produits de zinc.. 	 465,153  	32,328 	 
Exploitation de placers-- 

Yukon. 	 176,648 	39,723 	 
Colombie britannique.. 	23,994     ,. 	 

Total .  	748,452 21,425,537 	52,587 	65,000 	19,318 	32,328 	144 	165 



NON-MÉTALLIQUES. 
Asbestes et asbestique 	  
Chromite 
Charbon. 	  
Feldspath. 	  
Spathfluor- 
Graphite 	  
Pierres meulières, à pulpe et à faux 	  
Gypse 	  
Magnésite 	 
Mica et phosphate .  	. 	.... • • . • .. . ...... 
Couleurs minérales: barytes, et ocres 	  
Eau minérale 	  
Gaz naturel 	  
Tourbe 
Pétrole 
Pyrites 
Quartz 
Sel.... 

Total, non-métalliques 	  

- 	 MATÉRIAUX. DE CONSTRUCTION. 
Ciment 	  
Produits argilleux 	  
Chaux 	  
Brique solieo-calcaire 	  
Sable et gravier  • 
Ardoise.. . 	 
Pierre 	' 

Total, matériaux de construction 	 

Total, non-métallifères......... ....... • 

Autres r 	 

WSISTIffiffeerC=M 

Statistiques de la main-d'œuvre et des salaires dans les mines non-métallifères en 1915, 1916 et 1917. 

' 

• 

	

1915. 	. 	 1916. 	 1917. 
, 

	

Mines ou 	Nombre 	 Mines ou 	Nombre 	 Mines ou 

	

usines en 	des . 	Salaires 	usines en 	 Salaires 	usines en 	Nombre 	salaires . 
des 

	

exploita. 	employés. 	 employés. payée. 	exploita. 	payés 	
emP1°Y

. 	,exploita. 	des
es' 	

payiipayés. - 
t'on. 	' 	 tion. tion, 	 • 	• 

$ 	 $ 	 $ 

	

9 	2,394 	1,091,076 	13 	. 	2,821 	1,659,913 	lb 	3,114 	2,312,110 

	

6 	204 	116,339 	12 	229 	109,146 	9 	253 	211,105 

	

255 	.24,574 	17,385,200 	277 	: 23,611 	20,884,236 	329 	24,596 	25,963,520 

	

6 	87 	, 	21,173 	7 	119 	42,980 	8 	191 	55,742 

	

3 	36 	8,449 	7 	59 	28,810 

	

5 	110 	40,643 	6 	344 	191,876 	5 	282 	' 	191,307 .  

	

4 	' 	110 	' 	18,996 	5 	- 128 	24,330 	5 	92 	25,052 

	

16 	1,152 	468,612 	15 	919 	467,262 	12 	- 	774 	445,128 

	

4 	110 	23,607 	' 	3 	183 	144,987 	2 	296 	• 194,864 

	

23 	138 	47,372 	33 	241 	86,101 	28 	283 	• 119,440 

	

4 	61 	24,197 	4 	125 	42,169 	. 	7 	109 	56,185 

	

17 	ao 	23,066 	20 	60 	30,807 	22 	53 	22,246 
(a) 	88 	- 	619 	511,967 	94 	750 	532,913 	105 	' 597 	520,290 

. 	1 	18 	3,200  	- 	(6) 	, 

(c) 	 (c) 	 168 	270 	167,205 

	

7 	207 	172,986 	(d) 	11 	375 	310,656 	11 	454 	451,940 

	

6 	122 	78,747 	8 	167 	164,763 	12 	289 	287,817 

	

11 	254 	186,059 	.9 	262 	219,595 	, 10 	309 	249,073 

	

10 	182 	43,886 	12 	171 	67,879 	s 	157 	06,736 

	

472 	30,392 	20,257,126 	532 	30,511 	21,987,562 	763 	32,088 	31,398,570 

• 

	

20 	tssa 	1,184,459 	15 	- 	1,695 	1,307,224 	9 	1,396 	'1,424,215 

	

349 	4,405 	1,452,828 	290 	4,164 	1,740,900 	276 	3,915 	2,174,167 

	

78 	. 	633 	293,735 	76 	758 	381,365 	67 	770 	554,617 

	

18 	177 	41,043 	15 	139 	50,079 	13 	150 	65,175 

	

211 	1,721 	491,830 	221 	. 	1,667 	631,195 	208 	1,562 	770,167 

	

1 	20 	5,520 	• 	1 	22 	11,085 	1 	19 	10,933 • 

	

236 	5,144 	2,188,302 	: 	198 	4,020 	2,115,320 	165 	3,002 	1,610,598 

	

913 	13,786 	5,657,717 	- 	816 	- 	12,465 	6,237,168 	. 	739 	10,814 	6,609,872 

	

1,415 	44,178 	25,874,670 	1,348 	43,006 	81,224,730 	1.502 	42.902 	38.008.442 

1Comprend en 1915-actinote, corindon, manganèse, talc, et tripoli. 
1016-actinote, corindon, manganèse, tourbe, tripoli et talc. 
1917-corindou, manganèse, sulphate de magnésium, tripoli et talc. 

(a) Approximatif en 1915. (6) Compris dans * autres produits." (c) Non perçu. (d) Partiel. 



. Importations annuelles d'aluminium. 

Lingota, lopine,  barres. 	Tuyaux. 	Produits 	Feuilles 	Valeur  
- 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	a  rlques. 	ta,. 	o 	e. 

(a) Non indiquées séparément avant 1914. 
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ALIMIATIIIK. 

On n'a pas encore trouvé au Canada de minerais marchands d'aluminium. On fait 
cependant en grandes quantités à Shawinigan Falls, Québec, de l'aluminium à partir 
de minerais de bauxite importés de France, des Etats-Unis, et autrefois aussi d'Alle-
magne par la Northern Aluminium Company. La même maison fabrique aussi des fils 
et des cables d'aluminium dans des ateliers ad hoc. 

Comme il n'y a que cette seule maison d'engagée dans la fabrication de l'alumi-
nium, il ne nous est pas possible de publier les statistiques de cette production. 

Les importations et les exportations d'aluminium, y compris, probablement, le bau-
xite, sont publiées clans les rapports du ministère des Douanes. 

Pendant les douze mois finissant le 31 décembre 1917, les importations d'aluminium 
s'élevèrent à 174,307,800 livres, ou 87,154 tonnes évaluées à $1,866,240, au lieu des 53,- 
819,000 livres, ou 26,910 tonnes, évaluées à $1,114,061, en 1916. 

Les importations d'alumine en lingots, barres, tuyaux, etc., ont été en 1917 de 702,-
95 livres, ou 351.5 tonnes, évaluées à $319680, auxquelles viennent s'ajouter des pro-
duits d'aluminium fabriqués évalués à $240,801, soit un total de $560,481; tandis qu'en 
1916, ces importations ont été de 1,355,503 livres, ou 678 tonnes, évaluées à $526,646, 
auxquelles viennent s'ajouter de a produits d'aluminium manufacturés évalués à $144,- 
452, soit un total de $671,098. 

Les exportations d'aluminium en 	 es lingots, barres, , tuyaux, etc., onr été, en 1917, de 
22,324,600 livres, ou 11,162 tonnes, évaluées à $7,620,953 ajoutés à cela les produits 
fabriqués d'aluminium évalués à $17,165, tandis qu'en 1916 ces exportations ont été de 
18,425,300 livres, ou 9,213 tonnes, évaluées à $5,201,066, et des produits évalués à $26,- 
780. 

Importations annuelles d'alumine et exportations d'alnminitun. 

Exportations d'aluminium. 

Lingots, barres, etc. 	Prod. fabrlq. 

Livres. 	Valeur. 	Valeur. -  

Importations d'alumine 
Année civile. 

Livres. Valeur. 

1905 	  
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	 
1911 	  

..... 	...... 
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917 	  

5,360,800 
8,975,400 

12,705,300 
1,485,500 

•  11,794,100 
19,464,400 
18,607,200 
22,400,500 
30,704,200 
28,557,000 
35,016,200 
53,819,000 

174,307,800  

$ 138,735 
239,136 
268,502 
29,752 

234,544 
403,283 
372,009 

 448,061 
614,713 
571,419 
892,634 

1,114,061 
1,866,240 

2,535,386 
4,521,486 
5,478,203 
1,713,800 
6,134,500 
7,722,400 
4,990,100 

18,285,700 
13,015,000 
14,510,800 
18,680,800 
18,425,300 
22,324,600  

$ 508,219 
899,113 

1.109,353 
399,785 
918,195 

1,160,242 
747,587 

2, 002, 363 
1,762,214 
2,364,907 
3,333,726 
5,201,066 
7,620,953  

$ 	1,588 
2,244 
1,499 
1,727 
3,453 
3,741 
1,555 

10,898 
8,203 
5,571 

620,562 
26,780 
17,165 
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. Prix.-Le prix du lingot n° 1 d'aluminium oscilla autour de 37 cents la livre dans 
le premier trimestre et de 38 cents le reste de l'année. Des vantes au comptant par tra-
fiquants de revente, ou reventes en petites quantités, se firent en général à un prix allant 
de 55 É 60 cents la livre. En mars 1918, la Commission des Industries de Guerre des 
Etats-Unis.  fixa le prix à un maximum comme point de départ de 32 cents ,la livra. 

Moyenne des prix mensuels de l'aluminium en lingots. 
(A New-York, en cents et par livre). 

_ 	 , 
- 	 1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

'Janvier., 	19.13 	26•31 	18.81 	19-08 	55-00 	60•77 
Février 	 19-44 	26-01 	18-81 	19•22 	58.00 	59.00 
Mars 	 1958. 	27•05 	18-50 	19.00 	60•25 	59.00 
Avril  	 20•38 	27•03 	18.16 	18.88 	59.50 	59-92 
Mai.. 	 21•69 	26.41 	17.95 	22.03 	59.00 	59.84 	, 
Juin 	 22.83 	24.68 	17.7. 	80-00 	61.50 	60-00 
Juillet.  	 23-50 	23-38 	17.66 	32-38 	60.20 	55.48 
Août. 	 - 	24.38 	22.70 	19.88 	31-50 	60.00 	- 	48.88 
Septembre.. ...... 	. ... 	25.13 	21.69 	19.94 	47-75 	61.88 	43.64 
Octobre '  	 26.25 	20•13 	18-50. 	50.00 	65.05 	38.90 
Novembre 	26-56 	1935. 	18.00 	57.75 	65.12 	37-22 
Décembre 	25.75 	18.88 	18.96 	57.13 	63.00 	36.40 

22.01 	23.64 	18 •63 - 	33.98 	60-71 	51.59 ' 

Ces prix que nous citons indiquent des marchés conclus pour des approvisionnements non stipulés par 
contrat, c'est-à-dire de métaux de revente, comprenant des lingots refondus pour servir de restes. Le gros 
de la production d'aluminium passe dans la consommation par des contrats à long terme. _Avant la guerre, 
les différences entre les marches par contrat et les marchés libres n'étaient pas très grandes, mais depuis le 
commencement de la guerre elles ont été considérables. 

Prix cotés par l'Engineering and Mining Journal du 12 janvier 1918. 
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63,850 

61,207 

59,440 
. 107,185 

....... 
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ANTIMOINE. 
Des expéditions de minerais, de concentrés d'antimoine et d'antimoine affiné pro-

vinrent de terrains canadiens de façon intermittente pendant ces dix dernières années. 
L'antimoine affiné a été produit à la fonderie de la Consolidated Mining and Smelting 
Company, de Trail, C.B., récupéré des résidus lie raffinerie -de plomb, et aux usines de la 
New Brunswick Metals; Ltd., situées à Lake George, N.-B., ce dernier terrain ayant 'été 
exploité autrefois par la Canadian Antimony'Company. 

Les expéditions de minerai et de concentrés d'antimoine, en 1917, se montèrent, 
selon les rapports, à 361 tonnes évaluées à $22,000, contre 885 tonnes en 1916 évaluées à 
$94,531'; en 1917, aucune production d'antimoine affiné ne fut signalée. 

Les exportations de minerai d'antimoine se montèrent en 1917 à 774 tonnes éva-
luées à $50,476, cotre 794 tonnes évaluées à $48,158 en 1916. 

Les importations d'antimoine furent de 344,429 livres évaluées à $68,027( contre 
838,713 livres évaluées à $222,341 en 1916. 

Expéditions annuelles de minerai d'antimoine. 

Minerai d'antimoine. -• Régule affiné. 

Année civile. . 

Tonnes. Valeur. Livres. Valeur 

665 
584 
345 
55 
26,1 
10 

1,344 

527 
782 

2,016 
118 
35 
364 

1,341 
885 
361 

1886 	 
1887. 
1888. 
1889 	  
1890 	  
1891  - 

 1892 à 1897 
1898 	  
1899 à.1904 
1905 (a) 
1906 (a) 	  
1907 	  
1908 (b) 	  
1909.... . . 	....... 
1910 	

..... 	.......... 

1911-1914 	 
1915 
1916 	 
1917 	  

$ 31,490 
10,860 
3,696 
1,100 

625 
so 

20,000 

65,000 
5,413 
1,575 

13,906 

81,283 
94,537 
22,000 

$ 	5,103 

4,285 

-11,888 
41,823 

(a) Suivant le rapport du ministère des Mines de la Nouvelle-Ecosse, sans indication de valeur. 
(b) Exportations. 

Exportations et importations d'antimoine. 

Exportations de 
minerai d'antimoine. 

Année civile.  Antimoine ou 
régule. 

Importations 

Sels d'antimoine. Importations totales.- 

Tonnes. Valeur. Livres. Valeur. Livres. Valeur. Livres. Valeur. 

1,327 
148 
4 

239 
57 

1,149 
794 
774 

1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910.... 	 
1911 	 
1912. 	 
1913 	 
1914 	 
1915 . 
1916 	 
1917 ....... 

$ 37,807 
5,443 

120 
14,095 
4,946 

82,990 
48,158 
50,476 

416,512 
396,904 
551,354 
388,952 
561,046 
998,045 
667,050 
648,516 

1,962.194 
795,728 

 332,137 

$ 63,447 
28,509 
37,362 
25,296 
36,405 
60,456 
49,408 
47,493 

344,918 
208,450 
61,732 

,.. 117,592 
29,832 
40,176 
94,330 
18,420 
55,683 
23,649 
45,634 
67,956 
41,985 
12,292 

$ 19,083 
2,452 
4,369 
9,152 
2,418 
7,197 
2,421 

10,217 
10,320 
13,891 
6,295 

' 534,104 
426,736 
591,530 
483,282 
579,466 

1,053,728 
690,699 
694,150 

2,030,150 
538,713 
344,429 

$ 88,530 
30,961 
41,731 
34,448 
38,823 
57,653 
51,829 . 
57,715 

355,238 
222,341 
68.027 

! 
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Prix.-Au début de 1917, le prix monta lentement jusqu'à un maximum de 36 cents 
la livre le 29 mars, puis il baissa peu à peu jusqu'à un minimum de 13 cents î le 13 
novembre. 

L'effondrement de la Russie comme puissance militàire contribua beaucoup à faire 
fléchier le prix en diminuant la production des balles shrapnel dont la consommation 
avait été considérable sur le front russe. 

En 1916, le Canada, selon l'Engineering and .Mining Journal, fit un grand 'usage 
d'antimoine, mais depuis quelque temps on n'en demandait pas au Canada. De fait, pen-
dant ces quelques derniers mois, l'antimoine acheté par les fabricants de munitions 
canadiens Pour leurs propres besoins fut trouvé inutile et il en passa une partie 'aux 
Etats-Unis. 

Moyenne des prix de l'antimoine.* 
(En cents par livre). - 

1914. 1915. 1916. 1917. 

Janvier 	  
Février 	  
Mars 	  
Avril 	 
Mai 	 
Juin. ... 	......... 
Juillet   	

• Aoùt. 	  
Septembre. 	 
Octobre 
Novembre 
Décembre 	  

Marque Etats- Ordinai-
Cookson; Unis.( 1) 	res. 1  

6.125 
6-100 
6.053 
6-006 
6-845 
5-825 
5-638 

13.800 
9.940 

12.060 
14.450 
13.310 

Marque 
Cookson. 

17•90 
21.25 
28•75 
31.88 
42.70 
47.50 
50.44 
48-00 
41.56 
45.50 
47-25 
55-00 

Ordinai- 
.res. 1  

15.85 
18-21 
22.13 
21-88 
35-30 
37.69 
38-13 
33.00 
28.63 
31-45 
:18.88 
39.25 

Ordinai- 
res. 2  

42.45 
44.31 
44.75 
42.06 
31.60 
20-05 
14.70 
il 53 
11.81 
12•70 
13-84 
14.59 

• 
Ordinai- 

res. 2  

17-29 
29-80 
32.89 , 

 31.04 
25.20 • 
19.51 
15-83 
15.06 
14.94 
11-7e 

15.0G 

- 7.388 
7-250 
7-315 
7-363 

7.250 
7-210 

17-250 
11.830 
14 •680 
17•750 
16.130 

7-110 
7.057 
7.073 
7-048 
7-020 
7-000 
6-940 

15-800 

10.732 8-763 40.06 30.28 , 25-37 20.69 

( 1 ) Marques des Etats-Unis. 	• 
( 1 ) Marques hongroise, chinoise, et autres marques étrangères. 
*Tels que donnés par l'"Engineering and Mining Journal." • 

L'antimoine est fondu aux Etats-lJnisl par les compagnies dont les noms suivent: 

Magnolia Metal Co., 115 Bank St., N'ew York City, Fonderie à Matawan,N.-J. 
The Pennslyvania Smelling Co„ Pittsburg, Pa. 
Great Western Smelting.and Refining Co., Chicago, Dl. 
Western Metals Co., 625 ,Security Building, Los Angeles, Californie. 
Chapman Smelling Co., 409 Battery St., San Francisco, Californie. 
International Smelting Co.,  Win.  Wraith, Mgr., Salt Lake City, Utah. 

A part ces firmes,  l'American Star Antimony Company extrat l'antimoine par le 
procédé électrique à Gilham (Ark.); la Hoyt Metal Company, de St-Louis (Mo.), fond 
plus ou moins de minerais d'antimoine simultanément avec du minerai de plomb pour 
la fabrication du plomb antimonial, et la John. Finn Metal Work, de San Francisco 
(Cal.), traite également des minerais d'antimoine. 

'The Mining Congress Journal, janvier 1917. 

64724-3i 
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COBALT. 

Les arséniures de nickel-cobalt - argentifères de Coleman et des cantons voisins plus 
familièreinent connus comme le "district de Cobalt" dans la province d'Ontario, sont 
actuellement, dans le monde, les principaux centres de la production du cobalt. 

La récupération de ce métal au Canada s'était faite sous la forme d'oxyde de cobalt 
et d'oxydes mixtes de cobalt et de nickel que les fonderies obtenaient en traitant les 
minerais susdits ainsi que les résidus de cobalt produits à l'usine de premier ordre de la 
Nipissing lifining Company. Autrefois, ces résidus étaient surtout destinés à l'expor-
tation, mais ils sont maintenant expédiés principalement aux fonderies canadiennes. 

En plus de l'oxyde de cobalt, on produit maintenant le cobalt métallique, le sulfate 
•de cobalt, le carbonate de cobalt, l'hydroxyde de cobalt, les oxydes non séparés et la stel-
lite (alliage cobaltifère dont on se sert pour le métal des outils à coupe rapide). 

La production totale de cobalt contenu dans les produits récupérés des hauts four-
neaux et dans les résidus de cobalt exportés durant 1917, se montait à 1,079,572 livres 
qui, au prix de $1.60 la livre, vaudraient $1,727,315, contre 840,536 livres, qui à $1:10 la 
livre, étaient évaluées à 924,590, en 1916. — 

Ce rendement comprenait en 1917, 393,773 livres de cobalt métallique évaluées par 
les producteurs à $616,633; 802,448 livres d'oxyde de cobalt évaluées à $1,104,500; avec 
d'autres composés de cobalt tels que stellite et sulphate de cobalt, se montant à 214,785 
livres évaluées à $740,032, donc une valeur totale de $2,461,165. 

La production de 1916 comprenait: 215,215 livres de cobalt métallique évaluées à 
$200,888; 670,760 livres d'oxyde de cobalt évaluées à $542,341; avec d'autres petites 
•quantités de sulfate de cobalt, carbonate de cobalt, hydroxyde de cobalt, oxydes insépa-
rables, stellite et résidus de cobalt. 

Une partie des résidus de cobalt provenant des ateliers de Nipissing fut expédiée à 
des hauts four-  neaux de la Grande-Bretagne en 1916 et 1917. . 

La quantité totale de minerais et de résidus de cobalt de 866,327 livres, contre 
8,127 tonnes d'une teneur en cobalt de 1,254,953 livres. 

Production de cobalt et d'oxyde de cobalt. 

Oxydes de cobalt et de 
Cobalt métallique. 	Oxyde de cobalt. 	inickel mélangés et autres 

Année. 	 matières cobaltifères. 

Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

1912 	 257,677 	$ 	128,8430 	1,285,280 	$ 163,988 
1913 	 660.079 	525,028 	3;216,000 	90,266 
1914 	..... 	.... 	 899,027 	571,710V 	2,079,001 	—79,995 
1915 	, 	211,610 	$ 	197,994 	423,717 	338,27 	 (a).. . 

1916 	. 	215,215 	200,8: 	- 670,760 	542,341 	 (a). 
1917 	393,773 	616,63. 	. 	802,448 	

1104,5000 	740,032 

(a) La valeur n'a pas été donnée tn 1915 et 1916 

Avant la guerre on demandait du cobalt surtout comme matière colorante dans la 
céramique. Il y a actuellement une légère demande de cobalt métallique pour la 
fabrication des outils à coupe rapide, comme par exemple la "stellite" un alliage de 
cobalt, le chrome, le tungstène ou le molybdène. 

On en utilise une petite quantité pour la galvanoplastie et pour fabriquer des sels 
tels que le sulfate de cobalt et le carbonate de cobalt, de même .  que pour fabriquer de 
l'hydroxyde de cobalt. 

Pris.—Le marché du cobalt a" été très pauvre en 1915, mais s'est amélioré un peu 
en 1916 et 1917. Le prix du cobalt tel que coté à New-York, en 1910, a oscillé entre 
$1.25 et $1.50 la livre. En 1917, il était autour de $1.70 la livre. 

, 
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Aux termes de la "Loi concernant les primes sur l'affinage des métaux" (Metal 
Refining Bounty Act), décrété par l'Assemblée législative de la province d'Ontario en 
1907, il a été payé, en 1914; aux affineries, des primes se montant à $26,774.75, sur 
l'oxyde de cobalt, et $10,280.28 sur l'oxyde de nickel, tandis qu'en 1915 le montant payé 
sur le cobalt métallique et l'oxyde de cobalt fut de $19,029.22 et, sur le nickel métallique 
et l'oxyde de nickel,"cle $6,521.69, et en 1916, les primes s'élevèrent à $29,999.84 sur le 
cobalt métallique, l'oxyde de cobalt et les sels de cobalt, et $8,558.52 sur le nickel métal-
lique, nixyde de nickel et le sulfaie de nickel. 

La prime est au taux de six cents par livre sur le rendement métallique des oxydes. 
Le:lexte de cette loi qui expire en avril 1917, a été rapporté etreproduit dans le Rap-
port annuel de la production minérale au Canada durant l'année civile 1914, et dans les 
rapports antérieurs de cette division. 

Les résultats des recherches sur le cobalt et les alliages de cobalt, entreprises pour 
la division des Mines, par le Dr IL-T. Kalmus, à l'université Queens, ont fait l'objet de 
cinq rapports.' 

1Division des Mines, n° 260. 
Kalmus. 

Division des Mines, n°310. 
Division des Mines, n° 335. 
Division des Mines, n° 413. 

Kalmus. 
• Division des Mines, no 414. 

"Préparation du cobalt métallique par la réduction de l'oxyde," par 

"Propriétés physiques du cobalt métallique," par H.-T. Kalmus. 
"Galvanoplastie au Cobalt," par H:-T. Kalmus. 
"Les alliages du cobalt avec les propriétés non corrosives," par H.-T. 

"Les propriétés magnétiques du cobalt et du Fe'Co," par 11.-T. Kalmus. 
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CUIVRE. 
- 

La production totale du cuivre, en 1917, estimée en prenant pour base la récupéra-
tion dans les fourneaux, des minerais traités, a été de 109,227,332 livres lesquelles, au 
cours moyen du cuivre en cette année à New-York, soit de 27.180 cents la livre, vau-
draient $29,687,989, contre 117,150,028 livres, évaluées à $31,867,150, en 1916, Ce qui si-
gnifierait une baisse de 6.7 pour cent en; quantité et 6.5 pour cent en valeur; mais la 
production demeure plus élevée que celle d'aucune autre année passée, à l'exception 
de 1916. 

Production annuelle du cuivre. 

. 
Année civile. 	Livres. 	Vafeur" 	

Cein
"ir

sr
é.

ar 

	

Année civile. 	Livres. 	Valeur. 

' — 
1886 	3,505,000 	$ 	385 550 	11.00 1902 	33,801,259 	$4,511,383 
1887 	3,260,424 	366,798 	11.25 	1903 	42,684,454 	5,649,487 

	

1888........5,562,864 	927,107 	16.66 	1901 	41,383,722 	5,309,635 
1889 	6,809,752 	936,311 	13.75 1905 ....  	48,092,753 	7,497,660 
1890 	6,013,671 	947,153 	15.75 	1906.........55,609,888 	10,720,474 
1891 .....  	9,529,401 	1,226,703 	12.87 	1907. 	. 	...... 	56,979,205 	11,398,120 
1892 	7,087,275 	818,580 	11.55 1903 	63,702,873 	8,413,876 
1893 	 . 	8,109,856 	871,809 	10.75 1909* 	- 	52,493,863 	6,814,751 
1894 	7,708,789 	736,960 	9-56 	1910.... 	..... 	55,692,369 	7,094,094 
1895 	7,771,639 	836,228 	10.76 1911 	55,648,011 	6,886,998 
1896 	9,393,012 	1,021,960 	10.88 	1912 	77,832,127 	12,718,518 
1897 	13,300,802 	1,01,660 	11.29 1913 	76,976,925 	11,753,606 
1898 	17,747,136 	2,134,980 	12.03 	1914. 	. 	...... 	75,73.5,960 	10,301,606 
1899 	15,078,475 	2,655,319 	17.61 	1915 	100,735,150 	17,410,635 
1900 	18,937,138 	3,065,922 	j6.19 	1916.... 	.... . 	117,150,028 	31,867,150 
1901 .....  	37,827,019 	6,096,581 	16-117 	917.... 	.. 	. 	109,227,332 	29,637,989 

*La diminution n'est pas aussi accusée que les ch ffres senibleraient l'indiquer, la production de 1909 
ayant été en partie calculée sur des bases différentes de celles des armées précédentes. 

La production en 1917 comprenait 30,425 livres récupérées en sulfate de cuivre; 
43,964,733 livres renfermées dans du cuivre d'ampoule en partie exportée pour l'affinage, 
en partie affiné à Trail, C.B.; 42,392,588 livres renfermées dans une matte de cuivre à 
nickel exportée pour l'affinage; et 22,839,586 livres en minerai et concentrés—déduction 
faites' des pertes subies à la fusion—exportées pour être fondues ou affinées, y compris 
une petite quantité de matte de cuivre venant de Ladysmith. 

.La production du cuivre en 1916 comprenait 32,611 livres récupérées en sulfate de 
cuivre; 43,615,868 livres contenues dans le cuivre d'ampoule exporté pour l'affinage; 
49,115,124 livres contenues dans la matte surtout la matte de cuivre nickélifère exportée 
pour l'affinage (comprenant de petites quantités de cuivre affiné à Trail), et 24,386,425 
livres en minerai, déduction faite des pertes subies dans le haut fourneau, exportées 
aussi pour être fondues ou affinées. 

La production par province fut comme suit: la Colombie britannique contribua 
52.8 pour cent du total, contre 54.3 pour cent en 1916; l'Ontario 39.2 pour cent, contre 
38.4 pour cent en 1916; Québec 4.6 pour cent contré 4.9 pour cent en 1916; le territoire 
du Yukon 2.2 pour cent, contre 2.4 pour cent en 1916; et le reste, soit 1.2 pour cent, 
fourni par le Manitoba, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick. 

Cents par 
livre. 

11.626 
13.235 
12-823 
15-590 
19-278 
20-004 
13.208 
12.982 
12•738 
12•376 
16.341 
15.269 
13.602 
17•275 
27.202 
27•180 



14223 
14'491 
14'131 
14'211 
13'996 
13603 
13 223 

• 
r 

11'739 
12801 

28673 
31'750 
31'481 
27935 
28'788 
29'962 
26620 
25380 
25 . 073 
23500 
23'500 
23'500 
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_ Production du cuivre par province, 1915, 1916 et 1917. 

. , 	 19.5. 	 '1916. 	 1917.- 

	

Province. 	. 

	

. ... 	 Livres. 	'Valeur'. 	Livres. 	. Valeur. 	Livres. 	Valeur.  

Québec 	 4,197,482 	$ 	725,11511 	5,703,347 $ 1,551,424 	5,015,560$ 1,363,229 
Ontario  	39,361,464 	6,799,69311 	41,997,035 	12,240,094 	42,867,774 	11,651,461 
Colombiebritannique.  	56,692,988 	9;793,71411 	63,642,550 	17,312,046 	57,730,959 	15,691,275 
Yukon 	533,216 	92,11 	2,807,096 	763,586 	*2,460,079 	668,650 
Autresprovincos (a) 	 - 	 '1,152,960 	313,374 

Total 	 - 	 100,785,150 	17.410.631 117,150,028 	31.8b7,15I 	109,227,332 	29,687.989 

(a) Comprenant: Manitoba, Alberta et Nouveau-Brunswick. 

Prix.—Le prix du cuivre qui avait baissé vers la fin de 1916 descendit 28 cents I 
au commencement de janvied 1917, baissa encore à 26 cents I vers le 10 janvier, puis 
remonta à 30 cents 1 vers le 15. Pendant les mois de février et de mars, les prix va-
rièrent de 32 à 34 cents. Le 31 mars le gouvernement des Etats-Unis fit un contrat pour 
45,000,000 livres à 16 cents dont la livraison devait s'étendre sur une période de 12 mois 
à partir du ler avril. Le prix se maintint assez bien autour de 30 cents' la livre jusque 
vers la fin de juin, lorsqu'on' apprit que le gouvernement américain avait fait un con-
trat pour G0,000,000 de livres à 25 cents, la livraiion devant s'étendre sur les 12 mois 
suivants. De fait, le gouvernement s'engageait à avancer aux producteurs de cuivre 
22 cents I,  remettant le paiement du reste, c'est-à-dire la différence entre 221 et 25 cents, 
au moment où le rapport de la Commission fédérale du Commerce, serait dans les mains 
du gouvernement. Le 6 septembre, la Commission des Industries de Gikrre acheta 
environ 77,000,000 livres pour les Alliés, à 25 cents, et le 21 septembre, le 'gouvernement 
américain fixa le prix à 23 cents f.o.b. New-York, pour les quatre mois suivants. 

Prix moyens, pax mois, du cuivre électrolytique, à New-York. 
(En cents et par livre.) 

Mois. . 1914. 1913. 1912. - 1915. 1916. 

Janvier., 	  
Février 	  
Mars ..... ..... 
Avril 	 - 
Mai...... ........ . 
Juin . 
Juillet 	  
Août., 	 
Septembre 	  
Octobre 	  
Novembre.— 
Décembre 	  

16'488 
14971 
14'713 
15'291 

,15'436 
14'672 
14-190 
15'400 
16'328 
16'337 
16182 
11'221 

13'641 
14'394 
14787 
16'811 
18506 
19'477 
18.796 
16941 
17'502 
17686 
18'627 
20'133 

24'008 
26 440 
26'310 
27'895 
28 . 625 
26'601 
23865 
26'120 
26'855 
27'193 
30 . 625 
31'890 

11 - 091 
14'084 
14'693 
15741 
16'031 
17'234 
17'190 
17'498 
17'508 
17 - 314 
17'326 
17'376 

Moyenne annuelle.... 16'311 15269 13'602 17'275 27202 27'180 

• Sana indication de cote. 
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Prix moyens, par mois, du cuivre "Standard", à Londres. 
(En livres sterling et par tonne de 2,240 livres) 

Mois: 

Janvier 	  
Féviier. .......... ., 	  

Mars 	  
Avril 	  
Mai 	  
Juin 	  
	- 	  

Août  • 
Septembre 	  
Octobre 	  
Novembre 	  
Décembre'. 

Moyenne annuelle 72532 

*Sans indication de cote. 

« 1912. 1914. 1913. 

61'524 68335 72942 

1916. 1917. - 

62'760 
62893 
65'884 
70 294 
72 . 352 
78259 
76'636 
78 . 670 
78'762 
76289 
76890 
75516 

71'741 
65'519 
65'229 
68111 
68 . 807' 
67'140 
64166 
69'200 
73'125 
73383 
68'275 
65'223. 

64'304 
65'259 
64'276 
61'747 
63'182 
61'339 
60'540 

53227 
56841 

1915. 

60'756 
.63494 
66152 
75'096 
77'600 
82'574 
76011 
68'673 
68915 
72601 
77'744 
80'773 

88083 
102667 
.107111 
124'319 
135'457 
112422 
95119 

110'283 
113'905 
122'750 
131'659 
145'316 

116059 

131'521 
137895 
136'750 
133'842 
130000' 
130000 
128409 
.122'391 
117500 
110.'000 
110'000 
110000 

121'892 

Exportations et 'importations.-4  l'exception d'une faible production de sulfate 
de cuivre et de 3,901 tonnes de cuivres affiné à Trail, C.B., la production du cuivre 
au Canada est exportée pour l'affinage. 

Les exportations de cuivre en minerai, matte, régule, etc., pendant l'année civile 
1917, s'élevèrent à 86,556,900 livres évaluées à $14,183,264, contre 124,942,400 livres 
évaluées à $20,776,536 en 1916. Les exportations de cuivre noir, ou grossier et en 
saumons, etc., s'élevèrent à 17,570,600 livres évaluées à $4,776,005, contre 2,430,400 
livres - évaluées à $581,268 en 1916. Les exportations de culots et riblons de cuivre 
s'élevèrent à 15,793,900 livres évaluées à $4296,989, contre 5,846,600 livres évaluées ,  à 
$1,284,895. 

Les exportations totales de cuivre en 1917 s'élevèrent à 119,921,400 livres évaluées 
à $23,256,278, contre 133,219,400 livres évaluées à $22,642,699 en 1916. 

Exportations de cuivre, 1910 à 1917. 

Ouvre noir ou à gros " 
. 	En minerai, matte, 	grains et en saumons, 	En culots et fragments. 	Total., 4.> 	régules, etc. 	barres, feu'lles, etc. 

e 
•.,, 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

	

1910. 	56,964,127 $ 5,840,553 	  II 	56,964,127$ 5,840,553 

	

1911. 	55,208,051 	5,459,77 	79,656 $ 	7,9  	55,287,710 	5,467,725 

	

1912. 	76,542,643 	8,800,267 	1,915,921 	236,21  	 78,488,564 	9,036,479 

	

1913. 	81,879,080 	9,479,480 	771,280 	123,131 	24,972 	$ 324,90. 	85,147,560 	9,927,814 

	

1914. 	68,830,059 	7,130,778 	6,581,561 	908,201 	1,987,100 	231,71 	77,398,723 	8,270,689 

	

1915. 	81,437,063 	8,671,641 	21,292,516 	3,788,715 	4,161,600 	616, 	106,891,179 13,076,909 

	

1916. 	124,942,400 20,776,536 	2,430,400 	581,268 	5,846,600 	1,284,89 	133,219,400 22,642,699 

	

1917. 	86,556,900 14,183,264 	17,570,600 	4,776,025 	15,793,900 	4,296,98 	119,921,400 23,256,278 

Le total des importations de cuivre, pendant l'année civile 1917, fut évalué à 
$10,015,561 et comprit: cuivre brut et manufacturé: 29,942,394 livres, valant $9,384,586; 
sulfate de cuivre, 3,155,924 livres, valant $314,785; et les produits manufacturés de 
cuivre, valant $316,190. En 1916, lès importations totales furent évaluées à $7,566,080 
et comprenaient: cuivre brut et manufacturé, 25,594,029 livres, valant $7,133,117; sul-
fate de cuivre, 1,803,655 livres, valant $198,542; et produits manufacturés de cuivre, 
valant $234,421. . 
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Malheureusement le relevé ci-dessus ne représente pas la totalité des importations _ 
de cuivre pour l'usage du gouvernement britannique qui ont été inscrites avec plu-
sieurs autres produits sous un même chef, dans l'intérêt des statistiques douanières. 

Il y a aussi des importations de cuivre sous forme de laiton. Les importations 
inscrites de laiton, en 1917, comprenaient 3,962,957 livres de métal sous forme 
brute ou fabriquée (voir le chapitre sur le zinc) évaluées à $1,277,249 et renfermant 
peut-être 2,774,070 livres de cuivre; et aussi des produits fabriqués de laiton, en 
quantités non relevées, évaluées à $4,051,410; tandis qu'en 1916, les importations' 
de laiton comprenaient 2;974,676 livres de métal sous forme brute ou fabriquée, 
évaluées à $923,523, et contenant probablement 2,082,273 livres de cuivre; et aussi des 
produits fabriqués de laiton, en quantité non relevée, évalués à $3,752,851. 

Importations de cuivre, 1916 et 1917. 

1916. 1917. 

Livres. Valeur. Livres. Valeur. . 

8 20,777 Cuivre en culots et fragments 	 
Cuivre en saumons. lingots ou en blocs 	  
Cuivre, en barres et baguettes, en bobines ou toute 

autre faon, de 6 pieds de long et au-dessus, non 
fabrique. . . .   

Cuivre en bandes, feuilles ou plaques, non poli ou 
habillé 	  

Tuyaux de cuivre de fi pieds de long et au-dessus non 
polis, tournés ou manufacturés 	  

Cylindres. de cuivre en usage dans l'impression des 
Calicots . 	  

Cuivre et autres produits manufacturés: 
Clous, pointes. rivets, bavures ou rondelles 
Fil, plein, étamé ou plaqué 	  
Toile métallique 	  
Tous autres produits, n.d 	  

Précipité de cuivre brut 	  
Sulfate de cuivre 	  

Valeur totale 	 

96,700 116,900 28,867 
3,146,300 . 9J-1,505 5,917,500 1,771,901 

18,460,600 

. 2,660,700 

873,9-H 

.... 	. 

9,942 
1,803,655 

. .... 

....... 
55,843 

5,062,851 

792,400 

335,339 

7,566,030 

3,593 
16,523 
2,926 

227,175 
719 

198,542 

727 

29,714,700 

2,026,500 

1,063,306 

3,155.924 

81,588 

21,900 

6,277,115 

778,553 

487,260 

. 	. 

15,277 
39,133 

5,303 
295,605 

1,752 
314,785 

10,015,561 



Importations de cuivre, 1907 à 1917 inclusivement. 

. 	. 	, 
Produits fabriqués. 

Ensaurnons,lirigots 	aleulotset fragrnents. 	 Précipité de cuivre brut. 	Sulfate de cuivre. 	Total. 	, 
ou en blocs. . 

 Année. 	 ln barreà, baguettes, 	produits 	' 
fouilles, 	et fils. 	manu- • 	 facturés. ■ 	 facturés. 	

, 
Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	'Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Valeur. 

1907.... 	3,456,900 	$ 699,388 	496,300 	$ 37,787 	13,499,130 $ 3,138,283 	$ 108,057 	' 	7,397 	$ 1,910 	2,299,674 	$ 142,948 $ 4,127,803 

1908.... 	2,360,900 	353,301 	127,700 	12,821 	12,150,850 	1,765,415 	88,715 	4,209 	557 	2,768,123 	131,057 	2,351,866 

1909.... 	4,200,100 	554,273 	132,600 	14,447 	16,208,978 	2,310,464 	126,769 	1,990 	257 	1,634,751 	66,459 	3,102,669 

1910.- 	,4,640,500 	669,111 	273,700 	31,070 	25,322,906 	3,579,270 	150,322 	4,847 	595 	1,925,557 	77,782 	4,448,150 

1911.- 	6,650,400 	705,598 	265,300 	28,748 	29,244,210 	3,898,416 	21 5 ,289 	2,608 	299 	2,191,899 	88,419 	4,936,769 

L912 ... 	5,121,800 	806,705 	400,500 	56,748 	35,198,208 	5,776,003 	305,680 	5,703 	'570 	2,105,419 	101,650 	• 	7,047,356 

[913.- 	5,314,200 	845,095 	596,700 	. 	87,790 	35,101,061 	6,002,937 	370,313 	4,743 	515 	2,037,714 	107,960 	7,414,510 

914.... 	3,733,300 	507,499 	127,800 	15,717 	22,419,715 	3,460,106 	219,449 	2,017 	328 	1 143 039 	58 802 	4,256,901 , 	, 	_, 
.915.... 	4,771,200 	777, 533 	68,500 	8,281 	15,405,520 	2,807,969 	264,670 	• 	187 	35 	1,854,850 	' 	99,282 	3,957,770 

.916-, 	3,446,300 	904,505 	96,700 	20,777 	22,011,087 	6,207,116 	234,421 	9,942 	719 	1,803,655 	198,542 	7,566,080 

917.... 	6,917,500 	1,771,901 	116,900 	28,867 	23,886,094 	7,582,066 	316,190 	, 21,900 	1,572 	3,155,924 	'314,785 	10,015,561 

klEZEMIE=1 



ge 

Année. - 

1908 	 
1909 	 
1910 
1911 .... 
1912 	 
1913 	 
1914 	 
1915 	 
1916.... 	 
1917 	 

Total 	 

Livres. 

1,282,024 
1,088,212 

877.317 
2,436,190 
3,282,210 
3,455,887 
4,201,497 
4,197,482 
5,7(13,347 
5,015,560 

83,613,363 

Valeur. 

$ 169.330 
141,272 
111,757 
301.503 
536,346, 
527,679 
571,488 
725,115 

1,551,424 
1,363,229 

14,352,115 
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Consommation.-Eu égard à l'importation considérable de cuivre et du laiton 
dont les quantités ne sont pas données, il est difficile d'évaluer avec précision la con-
sommation du cuivre. Les importations en 1916 se chiffrent au moins à 51,000,000 de 
livres d'après les statistiques des Etats-Unis, en estimant à 5,000,000 de livres le métal 
contenu dans les autres produits fabriqués de cuivre et de laiton. La production indi-
gène a été pour ainsi dire entièrement exportée avec 6,000,000 de livres de "culots et 
riblons" de cuivre, et si l'on déduit ce chiffre de celui des importations l'on obtient une 
consommation d'à peu près 45,000,000 de livres soit 22,500 tonnes. 

En 1917, les statistiques commerciales des Etats-Unis donnent 49,871,919 livres de 
cuivre affiné en lingots, barres, etc., expédiées au Canada. Si nous déduisons environ 
10,000,000 de livres de cuivre en masse non affiné, de cuivre d'ampoule, de cuivre de 
convertisseur et du cuivre des produits fabriqués de cuivre et de laiton, nous arrivons à 
un total d'environ 59,871,919 livres ou de 29,936 tonnes. La production indigène 
monta à 54,614 tonnes et les exportations furent de 59,961 tonnes, donnant une diffé-
rence de 5,347 tonnes, laquelle déduite des importations, donnerait une consommation 
évaluée à 24,589 tonnes. Mais des renseignements provenant d'autres sources fixeraient 
la consommation à 39,000 tonnes en 1917. 

Québec. 

La production du cuivre dans fa province de'Québec provint surtout, comme par le 
passé, des mines Enstis et Weedon, dans les comtés de l'est et se monta à 5,015,560 
liires évaluées à $1,363,229, représentant la récupération estimée à 122,882 tonnes de 
minerai et de concentrés avec une teneur métallique de 7,440,711 livres de cuivre, contre 
5,703,347 livres évaluées à $1,551,424, représentant la récupération estimée à 130,492 
tonnes de minerai et de concentrés avec une teneur métallique de 8,215,085 livres de 
cuivre en 1916. 

Québec: Production du cuivre. 

- 

Année. 	Livres. 	Valeur. 	Année. 	Livres. 	Valeur. 

1886 	3,340,000 $ 367,400 1897 	2,474,970 $ 279,421 
1887 	2,937,900 	330,514 1898  	2,100,235 	252,658 
1888 ... ... 	5,562,864 	9J7,107 1899 	1,632,560 	287,494 
1889.... ... 	5,315.000 	730,813 1900  	2,220.000 	359,418 
1890 	4,710,606 	741,920 1901 	1,527,442 	246,178 
1891.... 	... 	5,401,701 	695,469 1902 	1,640,000 	190.666 
1892 	4,883,480 	561,012 1903 	1,152,000 	152,447 
1893 	4,468,352 	440,348 1901 	760,000 	97,455 
1891  	2,176,430 	208,067 1905 	1,621,243 	252,752 
1895 	'2,242,462 	241,288  1906.......1,981,169 	381,930 
1896 	- 	2,407,200 	261,903 1907 	1,517,990 	303,659 

Ontario. 

La production de cuivre de l'Ontario provient principalement des minerais de cui-
vre nickélifère du district de Sudbury. Les principales compagnies sont: 

La Canadian Copper Company, qui exploite la mine Creighton et autres du 
voisinage. 

La Mond Nickel Company, Ltd., qui exploite ce minerai à Coniston. 
L'Alexo Mining Company, qui exploite ce minerai près de Porquis Junction 

ct l'expédie au haut fourneau de Coniston. 
La British American Nickel Corporaiien, qui a fait des travaux de construc-

tion et d'abatage, mais n'a rien expédié en 1917. 



1908....- 	 

1910 	 
1911 	 
1912 	 
1913 	 

1915 	 
1916 	 
1917 	 

Total 	 

Année 

15,005,171 
15,746,699 
19,259,016 
17,932,263 
22,250,601 
25,885,929 
28,948,211 
39,361,464 
44,997,035 
42,867,774 

386,487.774 

Livres 

$1,981,8&3 
2,014,237 
2,453,213 
2,219,297 
3,635,971 
3,952,522 
3,937,536 
6,799,693 

12,240,094 
11 651,461 

67,700,101- 

Valeur 
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Quelques petits envois ont aussi été expédiés des mines suivantes: 
La mine Bruce, près de Bruce Mines, Algoma. 
La mine Cheney, près de Thessalon, Algoma. 	 - 
La Iludon Copper Company, Ltd., près de Havilah, Algoma. 
La Kenyon Copper Mines, Ltd., (antérieurement la Sable River Copper Com-

pany) près de Massey, Sudbury. ' 
La mine Tip Top, près de Port Arthur, Thunder Bay. 
La mine Hewitson, exploitée par la Port Arthur Copper Company, Ltd., (an-

- 	térieurement connue sous le nom de la Mine Centre Copper Company) 
près de Shoal Lake, Rainy River. 	 - 

• 	La production du cuivre de l'Ontario en. 1917 s'éleva à 42,867,774 livres valant $11,- 
651,461, soit 39.2 pour cent de la production du Canada. 

L'on trouvera les détails de la production de cuivre à partir des minerais de cuivre 
nickélifère au chapitre du "Nickel". La production du cuivre des mines de cuivre et 
du district de Cobalt se chiffre à non moins de un pour cent du total. 

Le gouvernement de l'Ontario offre une prime pour le cuivre d'une teneur d'au delà 
de 95 pour cent de métal pur et pour le sulfate de cuivre obtenu des minerais extraits 
et affinés dans cette province, mais aucune prime n'a  -jamais été distribuée. Le Metal 
Refining Bounty Act expirait le 10 avril 1917. Nous avons donné le texte de cette loi 
dans le Rapport annuel de la Production minérale au Canada pour 1914, p. 61. -- 

Ontario: Production du cuivre. 

Année 	Livres 	Valeur 	Année 	Livres 	Valeur 

1886 	165,000 	$ 18,150 1897 	5,500,652 $ 621,023 - 
1887 	322,524 	36,284 1898 	8,375,223 	1,007,539 
1888   1899 	5,723,321 	1,007,877 
1889 	1,466,752 	201678 1900 	6,740,058 	1,091,215 
1890 ..... ... 	1,303,065 	205,233 1901....  	8,695,831 	1,491,507 
1891  	4,127,697 	531,234 1902 	7,408,202 	861,278 
1892  	2,203,795 	254,538 1903  	7,172,533 	949,285 
1893 	3,641,504 	391,461 1904. 	4,913,594 	630,070 
1894 	5,207,679 	497,851 1905 	8,779,259 	1,368,686 
1895 	4,576,337 	492,414 1906 	 10,638,231 	2,050,838 
1896 	3,167,256 	344,598  1907........14,101,337 	2,821,432 

Manitoba. - 

La première production de cuivre du Manitoba jamais relevée fut celle de 1917, et 
s'éleva à plus d'un million de livres; c'était la production estimée d'après les minerais 
expédiés par la Mandy 3Iining Company qui exploite près de Schist Lake dans le 
nouveau district de Le Pas, au nord du Manitoba. On a beaucoup développé cette 
exploitation en ces quelques dernières années, et ce district sera bien une source impor-
tante de production. Un rapport spécial par le Dr Louis Bruce sera bientôt prêt à 
être distribué. 

Colombie britannique. 

La quantité totale de cuivre contenue dans la matte, le cuivre d'ampoule et le 
sulfate de cuivre, produits en 1917, dans la Colombie britannique, en y comprenant 

_ une estimation de récupération obtenue dans les fonderies, des minerais -de cuivre 
exportés, s'éleva à 57,730,959 livres, après déduction de la quantité de cuivre tirée des 
cuivres étrangers, contre 63,642,550 livres, en 1916, indiquant une baisse d'environ 9.3 
pour cent en quantité, et 9.4 pour cent en valeur. 
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Depuis 1909, la méthode dont se sert le bureau principal des Mines de la Colombie 
britannique pour compiler les statistiques de la production de cuivre de cette pro-
vince-méthode qui est basée sur le minerai expédié des mines-calcule ordinairement 
une déduction de cinq livres de cuivre par tonne de minerai expédié, à -  cause des 
pertes qu'il subit par la fusion; et cette méthode donne un résultat qui est presque 
;dentique à celui qui est obtenu par notre Division. 

Colombie britannique: Production du cuivre. 

• 	
■ 	

• 
Année 	Livres 	Valeur 	A.nnée 	Livres 	Valeur 	Année 	Livres 	Valeur . 

, 

1894*  	324,680 	$ 31,039 1902*...,... 29,636,057 $ 3,415,488 1910 ..... .. 35,270.006 $ 4,492,693 
1895* 	952,840 	102,526 1903*.... .. 31,359,921 	4,547,735 1911.., . 	.. 	35,279,558 	4,366,198 
1896* 	3,818,556 	415,459 1904*   35,710,128 	4,579,110 1912.... .. 	50,526,656 	8,256,561 
1897* 	5,325,180 	601,213 1905*. 	.... 	37,692,251 	5,876,222 1913 ...... 45,791,571' 	6,991,916 
1893' 	7,271,678 	874,783 1906* 	 42,990,488 	8,287,706 1914.. ..... 41,219,202 	5,606,636 
1899* 	7,722,591 	1,359,948  1907'.....40,832,720 	8,168,177 1915 	 56,692,988 	9,793.714 
1900*  	9,977,080 	1,615,289 1908 	 37,041,115 	4,892,390 1916 	 63,642,550 17,312,046 
1901* 	 27,603,746 	4,448,896 1909 	 35,658,952 	4,629,215 1917.... - 	57,730,959 15,691,275 

- 

• Teneurs métalliques de minerais expédiés d'après le bureau provincial des Mines. 

, 

Colombie britannique: Production du cuivre par district.* 
• '(En livres). 

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. • 

Cariboo-Omineca 
Cassiar-Skeena, etc 	 
East Knotenay- 

Fort Steel°. 
Windermere 	 

West Kootenay- 
• Nelson 	 

Trail Creek 	 
Yale- 

llound ary 	 
Ashcroft & Kamloops. 
Similkameen 	 

Districts côtiers. 	 

Totaux   	

231,936 
3,577,745 

31,354,985 
1,178 

3,078,090 

38,243,934 

19,151 

3,429,702 

22,327,359 
152,723 

1.0,998,721 

36,927,656 

88,403 

26,257 
2,539,900 

33,372,199 

15,429,778 

51,456,537 

1,838 
1,336 

815,126 
2,538,661 

28,621,973 
29,505 
8,073 

14,443,793 

46,460,305 

6,000 
11,123,376 

..'...... 

586,764 
3,779,830 

16,428,959 
14,525 

13,070,245 

45,009,699 

2,831,279 
21,915,481 

30,240 
4,651,681 

17,402,662 
295,164 
21,701 

9,770.197 

56,918,405 

1,616,072 
24,065,995 

5,654 
3,400 

176.383 
4,200,745 

17,626,623 
636,594 
182,633 

16,835,265 

65,379,364 

852,373 
27,978,015 

9,679 
12,610 

50,946 
1,730,088 

10,329,765 
. 700,199 

87,326 
17,256,534 

59,007,569 

*Tel que publié par le bureau des Mines de la Colombie britannique. 

L'extraction de cuivre est de beaucoup la plus importante industrie minière de la 
province; en 1916, elle constituait environ 60 pour cent de la valeur totale des mines 
métallifères, contre 57 pour cent en 1916. 

Dans le district de Boundary, la presque totalité de la production vient des mines 
de trois grandes compagnies métallurgiques: la Granby Consolidated Mining, Smelting 
ce Power Company, Ltd., des mines Mother Lode et Sunset de la British, Columbia 
Copper Company, Ltd., et de la mine Emma de la Consolidated Mining ce Smelting 
Company. 

Ces compagnies exploitent elles-mêmes leurs fonderies, convertissant la matte en 
cuivre d'ampoule. Les minerais de basse teneur de ce district se fondent sans castine, 
leur nature est très uniforme et renferment de 1 à 2 pour cent de cuivre et de $1 à $2 
d'or et d'argent. 
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La British, Columbia Copper Company a poursuivi avec suite l'extension de son 
exploitation à Princess-Camp, dans le Similkameen, où elle emploie un grand nombre 
de mineurs, et qui sera probablement un facteur important dans la production de 
1918. Quelques mines produisaient en 1917 et l'on péut s'attendre à l'établissement, 

_ dans cette partie du pays, d'un centre important de production de cuivre. 
Un sérieux développement et quelques expéditions de ces pro -duits sont signslés 

dans les divisions d'Ashcroft et de Nicola, les principaux exploitants étant la Highland 
'Valley Mining & Development Company et l'Aberdeen, Mines Syndicats. 

A l'intérieur les principaux expéditeurs ont été à Rossland: les groupes Center 
Star_et Le Roi, qui sonfla propriété de la Consolidated Mining and Smelting Corn-. 
p.any et la mine Le Roi II (Josie). L. 

,La Consolidated Xining and Smelting Company fait marcher ses propres hauts 
fournaux, convertit sa matte en cuivre d'ampoule, et depuis 1916, produit du cuivre 
affiné. Elle traite aussi dans s'on affinerie du cuivre d'ampoule provenant des autres 
fonderies. 

• 	Des expéditions furent également faites du district de Nelson par la mine Eureka 
et quelques autres propriétés. 

Dans la division de ICamloops•la mine Iron Mash est la seule de quelque impor-
tance. . 

Dans la région minière d'Omineca, aux environs de New Hazelton, les travaux ont 
été poussés avec activité, et la mine Rocher Déboulé, après deux années d'activité 
croissante, est devenue une mine importante au point de vue de la production. 

- L'on a constaté, en 1915, une forte augmentation dans la production des disfrictsde 
la Côte et de 'Oassiar, laquelle compense et au delà, la diminution dans , le astrict de 
Boundary. L'augmentation fut encore plus remarquable en 1916 el 1917 et doit être 
attribuée surtout aux Mines de Hidden Creek sur l'Observatory inlet, aux mines Bri-
tannia sur la Fowe Sound, et 'aux mines Marble.Bay dans l'île de Texada. 

Yukon. 	 • 

La production du Yukon provient principalement du district de Whitehorse. Les 
mines de ce district ont été plus ou moins inactives durant. les quelques dernières 
années, mais la cherté du cuivre en 1916 et 1917 a donné lieu à une suractivité. La 
production se chiffre à 2,807,096 livres d'une valeur de $763,586 en 1916, tandis qu'en 
1917 la production fut de 2,460,089 livres d'une valeur de $668,650. 

Les principaux expéditeurs par ordre d'importance, furent : Là mine Pueblo, exploil 
tée par la Yukon, Copper Co., Ltd., la War Eagle, la Grafter, la Copper King et l'Ana-
conda. 

, Yukon: Production de cuivre. 

- 

Année. 	Livres. 	Valeur. 	 Année. 	 Livres. 	Valeur. 

, 

1906(etprécédente4. .... 	 156,000 	$ 23,400 	1912 	1,772,660, 	$ 239,670 
1907  	511,838 	102,398 	1913. 	 1,843,530 	281,489 
1908  	112,264 	14,828 	1914 	1,367,050 	185,946 
1909   	1915 	533,216 	92,113 
1910 	 ,. . 	286,000 	36,431 	1916.... 	........... 	 2,807,096 	763 586 
1911   	1917 	2,460,079 	668,650 

Total 	11,849,733 	2,458,501 . 

OR. 
La production de l'or au Canada, en 1917, se monta à 738,831 onces d'or fin d'une 

valeur de $15,272,992. et se décompose comme suit: (a) or provenant des exploitations 
alluvionnaires, $4,145,571 ou 27.1 pour cent de la production totale; (b) or provenant 
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du broyage des minerais de quartz aurifères, c'est-à-dire en lingots provenant de l'ate-
lier de bocardage, $9,248,020 ou 60.6 pour cent; et (e) or provenant des minerais et 
centrés expédiés aux fonderies de cuivre et de plomb $1,879,401, ou 12-3 pour cent de la 
production totale. 

- 	La production de l'or au Canada, en 1916, se monte à 930,492 onces d'or fin d'une 
valeur de $19,234,976 et se décompose comme suit: (a) or provenant des exploitations 
alluvionnaires, $4,964,831 ou 25.8 pour cent de la 'production totale; (b) or provenant 
du broyage des minerais de quartz aurifères, c'est-à-dire en lingots provenant dé l'ate-
lier de bocardage, $10,480,661 ou 54-5 pour cent; et (c) or provenant des minerais et 
concentrés expédiés aux fonderies de cuivre et de plomb $3,789,484 ou 19.7 pour cent de 
la production totale. 

L'or fut découvert dans diverses provinces vers 1858 et la production s'accrut pro-
gressivement jusqu'à atteindre.quatre millions de dollars en 1863. Elle subit alors une 
diminution et, en 1892, ne représentait plus qu'un total de 907,601. La découverte de 
l'or dans le Yukon et d'autres découvertes en 1896 donnèrent à l'industrie minière une 
impulsion nouvelle, la production de l'Or marqua un développement rapide, et, en 1900, 
elle atteignait le chiffre élevé de près de vingt-huit millions de dollars; puis elle tomba 
de nouveau jusqu'en 1907, se maintint quelque temps au Chiffre de huit millions. Grâce 
à la découverte et l'exploitation des mines de Porcupine, en Ontario, la production a 
repris rapidement sa marche ascentionnelle. . 

La baisse de 1917 est due à l'augmentation considérable du prix des approvisionne-
ments et à la difficulté de se procurer l'outillage nécessaire. Une autre cause impor-
tante fut la rareté de la main-d'oeuvre; surtout dans les districts _aurifères, vu que les 
mineurs sont réduits par lei hauts salaires d'autres districts où l'échelle mobile des salai-
res dépend du prix des métaux, l'or étant le seul métal qui ne bénéficie pas de la hausse 
des prix sur le marché. - 

Production annuelle.  d'or au Canada, 1858- 1917. 

Année. Or fin 
oncee. Valeur. Or fin 

onces 
Valeur. Année. 

Or fin 
onces 

Valeur.  Année. 

1858, 	 
1859 	 
1860 	 
1861 	 
1862. 	 
1863 	 
1864 	 
1865 	 
1866 	 
1867 	 
1868 	 
1869 	 
1870 	 
1871 	 
1872 	 
1873 	 
1874 	 
1875 	 
1876 	 
1877 	 

34,104 
78,129 

107,806 
128,973 
135,391 
202,498 
199,605 
192,898 
152,555 
145,775 
131,169 
102,720 
83,415 

105,187 
90,2•%3 
74,346 
97,856 

130,300 
97,129 
94,304  

$ 705,000 
1,615,072 
2,228,543 
2,665,118 
2,798,774 
4,186,011 

'4,126,199 
3,987,562 
3,153,597 
3,013,431 
2,773,527 
2,123,405 
1,724,348 
2,174,412 
1,866,321 
1,536,871 
2,022,862 
2,693,533 
2,020,233 
1,949,444 

1878 	 
1879 	 
1880 	 
1881 	 
1882 	 
1883 	 
1884 	 
1885 	 

	

1886...., 	 
1887 	 
1888 	 
1889 	 
1890 	 

1892 	 
1893 	 
1891 	 
1895 	 
1896 	 
1897 

74,420 
76,547 
63,121 
63,524  _ 
60,288 
53,853 
51,202 
55,575 
70.782 
57,460 
53,145 
62,653 
55,620 
45,018 
43,905 
47,243 
34,600 

100,798 
133,262 
291,557 

• 
$ 1,538,394 

1,582,358 
1,304,821 
1,313,153 
1,246,268 
1,113,246 
1,058,439 
1,148,829 
1,463,196 
1,187,804 
1,098,610 
1,295,159 
1,149,776 

930,614 
907,601 
976,603 

1,128,688 
2,08.3,674 
2,754,774 
6,027,016  

1898 .... 
1899 	 
1900 	 
1901 	 
1902 	 
1903 	 
1904 	 
1905 	 
1906 . 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	.. 
1912 

 1913... . 
1914  

1916 	 
1917 	 

666,386 
1,028,529 
1,330,057 
1,167,216 
1,032,161 

911,539 
796,371 
684,951 
556,415 
405,517 
476,112 
453,865 
493,707 
473,159 
611,885 
802,973 
773,178 
918,056 
930,492 
738,831  

$13,775,420 
21,261,584 
27,903,153 
24,128,503, 
21,336,667 
18,843,590 
16,462,517 
14,159,195 
11,502,120 
8,38,780 

 9,842,105 
9,3F2,=0 

10,205,833 
9,781,077 

12,648,794 
16,598,923 
15,083,007 
18,977,901 
19,234,976 
15,272,992 

Calculé d'après la valeur: un dollar-0.018375 onoe. 

L'eésayerie du Dominion, à Vancouver, régie et contrôlée par le ministère des 
Mines, reçoit, essaie et achète des lingots bruts d'amalgame, les pépites et les poussiè- - 
ms; elle revend les lingots qui restent. La quantité totale des lingots ainsi reçus pen-
dant les douze mois finissant le 31 décembre 1917, fut de 191,62e.04 onces, lesquelles, 
après la fusion, se réduisirent à 187,884.48 onces, évaluées à $3,257,220.71, déduction 
faite des frais de bureau. La perte par fusion fut de 1,953 onces par quintal. Les 
produits reçus vinrent de la Colombie britannique et du Yukon, avec quelques onces de 
l'Alaska. 



Année. 
Poids 
avant 
fusion. 

Poids 
après 
fusion. 

Valeur nette. 

	

1913 (b). . 	 
1914 	 
1915 	 
1916 	 
1917' 	 

111, 479.91 
166,148.83 
183,924.49 
180,292-83 
191,626 • 04 

109,920.49 
163,523.61 
179,751.68 
179,393.10 
187,884.48 

$ 1,448,623.37 
2,029,251.31 
2,736,302.31 
2,828,239.65 
3,257,220.71 

(a) Comme suit: Or de placer 	 
Or de filon 	 

Or reçu à l'essayerie du gouvernement à Vancouver. 

Poids 	Poids 
Année. 	avant 	après 	Valeur nette. 

fusion, 	fusion. 

onces, 	onces. 

(a) Pour 9 mois seulement. (b) C'est en raison de la suppression, en janvier 1913, de la taxe pour les 
essais que ceux-ci ont été plus nombreux. 

Métal affiné.-I1 y a deux affineries produisant de l'or fin au Canada: l'Hôtel des 
Monnaies à Ottawa qui reçoit des chargements d'or de diverses provinces du Domi-
nion, et celle de la Consolidated Mining and Smelling Co. of Canada, Ltd., à Trail,- 
O.B., où l'on récupère de l'or principalement des minerais de plomb argentifère de 
haute teneur et des minerais "secs" expédiés au haut fourneau. - 

La production de l'or par province est indiquée dans le tableau suivant, par lequel 
on verra que la province d'Ontario, depuis la découverte des mines de Porcupine, a 
graduellement augmenté sa production, à un tel point qu'en 1917, elle a produit 57.3 
pour cent de la production totale, contre 52.9 pour cent en 1916, 44.3 pour cent en 
1915 et 14.1 -mur cent en 1915, alors que les mines de Porcupine prirent de l'importance. 

Production d'or par province, 1915, 1916 et 1917. 

1915. • 1916. 1917. 

Nouvelle-Ecosse 	. 
Québec 	  
Ontario 
Manitoba.... 	 
Alberta 	 
Colombie-britannique (a).. 
Yukon 	  

Totaux... 

Or fin 
onces t 

6,636 
1,099 

406,577 

195 
273,376 
230,173 

918,056 

Valeur. 

$ 137,180 
22,720 

8,401,693 

4,026 
5,651,184 
4,758,098 

18,977,901 

Or fin 
onces t 

4,562 
1,031 

492,481 

82 
219,633 
212,700 

930,492 

Valeur. 

$ 91,305 
21,375 

10,180,485 

1,695 
4,540,216 
4,396,900 

19, 234,979 

Or fin 
onces 

2,210 
1,511 

423,261 
440 

133,i42 
177,667 

738,831 

Valeur. 

$ 45,685 
31,235 

8,749,581 
9,095 

2,764,693 
3.672,703 

15,272,992 

1916. 

$ 580,500 
3959,716 

1915. 

$ 770,000 
4,881,184 

5,651,184 

1917. 

$ 496,000 
2,264,693 

2,764,693 4,510,216 

t. La valeur exacte de l'or fin est de va dollars par Once, équivalant à $20,6 71,834. (Cours des Etats-
Unis). 

Dans la plupart des cas, les statistiques de la production de l'or sont établies sur la quantité de ma-
tières brutes et sur leur valeur. La quantité d'onces d'or fin indiquée dans les tableaux de ce rapport est 
calculée sur la valeur, en multipliant celle-ci par irVere  ou 0048375. - 

Exportations et importations.-Les exportations en poussière d'or, pépites, etc., en 
1917, ont été d'une valeur de $15,929,051, contre $18,382,903 en 1916. - 

Les importations en 1917 comme été comme suit : lingots d'or, évalués à 4,631,708; 
or monayé $12,743,812; franges d'or $4,857, et produits manufacturés d'or et d'argent 
pour une valeur de $221,554. 



Métal brut en 
barres et briq. 

Or. 

Monnayé. 

Argent. 

■•■■■, ■■■■••■■• 

Métal brut en MonJ 
barres et brig. nayé. 

Produits fabriqués d'or et d'argent.' 

	

Produit, 	Produits 

	

Balayures. fabriqués, 	galvano- 
n. d. 	plastiques. 

Franges. Feuilles. Franges. 

1911 .  ... 	...... . . 	 

1912 	  

1913 	 - 

, 	1914 ... 	..... 	.. .......  

• 1915 	 

• 1916 	 

1917   	

16 924,233 , 
1,360,735 

840,435 

14, 534, 482 

1,028,405 

18,648,770 

1,631,708 

$ 20,437,799 

7, 496, 492 

• 12,495,028 

117,700,824 

. 19,910,229 

17,828,695 

12,743,812 

$847,645 

1,100,344 

840,245 

629,279 

337,254 

875,157 

959,153 

232,792 

240,235 

393,925 

241,376 

110,683 

123,774 

103,746 

$63,454 

70,651 

80,772 

53,715 

/ 63,631 

42,152 

34,743 

$ 279 

10,107 

12,788 

4,794 

2,199' 

2,778 

3,6031 

$ 44,402 

108,879 

58,738 

14,914 

8,433 

24,167 

19,042 
• 

$467,491 

737,857 

, 522,402 

301,038 

281,547 

	

, 302,268 	' 

' 	,164,166 	I 

$ 8,049 

18,212 

6,993 

5,582 

7,577 

4,882 

4,857 

$ 94 

35 

519 

=G2:9 - 

Importations d'or et d'argent. 



Année. 

1862_, 

1864.... 
1865.-:.. 
1866 ... 

, 	1868.... 
1869 
1870.... 
1871.... 
1872.... 
1873.... 
1874... 
1875.... 

1877.... 
1878.... 
1879.... 
1880._ 
1881.... 
1882... 
1883.... 
1884.... 
1885.... 
1886.... 
1887.... 
1888.... 
1889.... 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

d 

sa 
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Nouvelle-Ecosse: 

La production d'or de la Nouvelle-Ecosse, qui était de 6,863 onces de fin en 1862, . _ 
_ 	atteignit un maximum de`30,348 onces de fin en 1902; puis fléchit peu à peu, revenant, 

en 1913, au minimum de 2,174 onces de fin. Il est intéressant de _remarquer que la 
production, en 1915, est presque identique à celle de 1862, la première année où le _ 
département provincial des Mines donna le relevé de la production. 

La production provient presque entièrement des minerais de quartz, _et, en 1917, 
se montait à 2,2.10 onces de fin, évalués à $45,685, contre '4,562 onces de fin; éxçaluées 
à $94,305, en '1916. La production en 1917 se rapproche beaucoup du minimum de 
1913 et la baisse considérable est due surtout, comme en d'autres districts aurifères, 
au prix élevé des approvisionnements et de la main-d'oeuvre. - 

Nouvelle-Ecosse: Production annuelle d'or. 

,.. 

	

Tonnes 	Onces 	 Rende- 	_ 	Tonnes 	Onces 	' 	' Rende- 

	

traitées. 	(or fin) 	Valeur. 	ment d'or Année. 	traitées. 	(or fin). 	Valeur.' 	ment d'or 
par tonne. 	 , 	par tonne. 

.. 	 , 

	

6,473 	6,863 	$111,871 	-. 	$21.91 1890.... 	42,749 	22,978 	$474,990 	:$11.11 

	

17,000 	13.180 	272,448 	16.0 	1891.... 	36,351 	21,841 	451,503 	• 	12.42 

	

21,431 	18,883 	390,319 	• 	: 18.211892.... 	32,552 	18,865 	389,965 	- 11.98 

	

24,421 	24,011 	496,357 	20.3 	1893.... 	42,354 	18,436 	381,095 	8.99 

	

32,157 	23,776 	491,491 	15.281894.... 	55,357 	18,834 	389,338 	7.04 

	

31,384 	25,763 	, 	532,563 	16.' 	1895.... 	60,600 	.21,919 	453,119 	_ 	.7.47 

	

32,259 	19,377 	400,555 	,12.41 1896.... 	69,169 	23,876 	493,568 	7.13 

	

35,144 	16,855 	. 	348,427 	,19.91 1897... 	73,192 :27,195 	562,165 	7.68 

	

30,824 	18,740 	387,392 	12.561898-- ' 	82747 	26,054 	538,590 	6.50 

	

p30,787 	18,139 	874,972 	12.17 1899.... 	112,226 	29,876 	617,604 	, 5.50 

	

17,089 	12,352 	255,349 	14.91 1900.... 	87,390 	28,955 	: 	598,553 	6.85 

	

17,708 	11,180 	231,122 	, 13.0 	1901- 	91,948 	26,459 	546,963 	5.32 

	

13,844 	8,623 	178.244 	12.87  1902.... 	93,042 	30,348 	627,357 	6,68 

	

14,810 	10,576 	218,629 	14.7f 1903. .. 	103, 356 	25,533 	527,806 	5.08 

	

15,490 	11,300 	233,585 	. 	15.0 	1904.... 	45,436 	10,362 	211,209 	4.71 

	

17,369 	15,925 	329,205 	: 18.9. 1905.... - 	57,774 	13,707 	283,353 	4.90 

	

17,989 	11,864 	-. 245,253 	. 	13.  6 	1906.... 	66,059 	12,223 *, 	252,676 	3.82 

	

15,936 	12,980 	268,328 	16.8 	907.... 	58,550 	13,675 	282,686 	4.82 

	

13,997 	12,472 	257,823 	18.4 	90S.... 	61,536 	11,842 	244,799 	3.97 

	

16,556 	10,147 	209,755 	12.66 	909 ... 	56,790 	10,193 	210,711 	3.71 

	

21,081 	13,307 	275,090 	.13.04 	910.... 	43,006 	7,928 	. 	163,891 	- 3.81 

	

25,954 	14,571 	301,207 	11.f 	..911..... 	18,328 	7,781 	160,854 	8.78 

	

25,186 	15,168 	313,554 	12.441912.... 	14,360 	4,385 	£0,638 	6.51 

	

28,890 	20,945 	432,971 	. 14.981913.... 	7,324 	2,174 	44,935 	6.13 

	

29,010 	22,038 	455,564 	15.7 	1914.... 	' 	13,156 	2,904 	60,031 	4.56 

	

32,280 	20,009 	413,631 	12.811915:-. ' 	25,204 	6,636 	'137,180 	5.44 
' 	36,178 	'21,137 	436,939 	12 08 1916..,. 	17,497 	4,562 	94,205 	5.38 

	

39i160 	21,673 	. 	510,029 	13.02 1917.... 	5,916 	2,210 	45,685 	7.72 

' 	- 	. 	 Total... 	2,186,736 	906,605 	18,741,2 2 	8.57 

- Québec. 
• 

La production d'or de la province de Québec, pendant l'année 1917, s'éleva àT 1,511 
onces, évaluées à $31,235, contre 1,034 onces de fin en 1916, évaluées à $21,375. 

Cette production provient des mines des cantons de l'Est, qui sont exploitées prin-
cipalement pour le soufre et le cuivre que renferment les minerais, et en partie aussi 
pour les mines de plomb zincifère de Notre-Dame des Anges, comté de Portneuf; 
Aucune production d'or alluvionnaire n'a été relevée pendant plusieurs années. - 

Un grand développement se donne actuellement près des sources de la rivière 
Harricanaw, au sud de la station d'Amos sur la ligne du Transcontinental, des lingots 
furent produits et expédiés, au printemps de 1918, pif. la  Martin Gold Mining Com-
pany, qui exploite un bocard à deux pilons. 
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.Québec: Production annuelle d'or. 

. 	 - 
Onces 	 Onces 	 OnCee 

	

Année'  . 	(ortie 	Valeur. 	Année. 	(orlinl) 	Valeur. I 	Année. 	(orfin.t) 	Valeur. -  

	

. 	
. 

1877 	583 	$12,057 	1S91 ..... , 	 8 1,80( 	1905 	- 	i91 	8 3940 
1878 ..... .. 	868 	17,937 	1892 	628 	• 12,987 	1906  	165 	3,412 
1879 	., 	1,160 	' 	23,972 	1893 	759 	15,696 	1907 	  
1880 	1,605 	23,174 	1894 	1,412 	29,19 	1908 	  
1881. - 	- 	2,741 	56,681 	1895  	62 	1,281 	1909 	.193 	- 	3,990 
18S2 	827 	17,00 	1896 	' 	145 	3,111 	1910 	124 	2,565 
1883...,.... 	' 	869 	17,787 	1897  	44 	: 	1911.... 	. 	613 	12,672 
1884 	- 	422 	8,7' 	1898 	£95 	6,089 	1912,, .... 	 642 	13,270 
1885 	103 -. 	e,12 	1899 	238 	4,91. 	1913 	701 	14,491 
1886 	193 	3,981 	1900  	1914  	1,292 	26,708 
1881 	78 	1,6 	1901 	145 	3,1. 	1915 	1,099 	22,720 
1888. 	181 	3,740 	1902. 	' 	391 	- 	8,07' 	1916  	1,031 	21,375 
1889  ' 	 58 	1,207 	1993  	180 	3,71- 	1917  	1,511 	, 31,235 
1890 	65 	- 1,350 	1901 	140 	' 	2, 	ii 

/ 	 _ 	Total 	21,835 	431.331 
1:Cdcuh3 enr la valeur de : un dollar=0«018375 onces. 

• Ontario. 
" La production d'or dans la province d'Ontario, qui dépassait en 1913 la production 

-totale de toutes les années précédentes depuis 1886, a plus que doublé ce montant en 
1916, mais a baissé en 1917 de 14.0 pour cent, en comparaison de la production de 1916. 
La production de 1917, qui était de 57.3 pour cent de la production totale du Canada, se 
monta à 423,261 once S de fin évaluées .à $8,749,581, contre 492,481 onces de fin évaluées 
à $10,180,485, en 1916. 

Depuis 1914, l'Ontario est devenu de beaucoup le plus considérable producteur d'or 
au Canada, et cette extraordinaire augmentation a été le résultat du développement très' 
heureux du district de Porcupine et de l'extension des facilités de broyage dans le 
district. 

Ontario: Production annuelle d'or. 

	

Onces 	 Onces 	 Onces 

	

Année' 	Valeur. 	Année. 	(or fint) 	Valeur. 	Année. 	 Valeur. (or tint) . 	 I 	 .  

1 	.• 

1887. 	
. 	

327 	$8,760 	1898.. .. 	12,883 	8265,8.89 	1909 	1,569 	8 	52,425 
1888 	1899 	20,394 	421,591 ] 	1910 	3,089 	63,819 
1889 	-  	1900 	14,391 	297,495 	1911 	 . 	2,062 	42,625 
1890 	1901 	4 11,844 	244,837 	1912 	80,523 	1,788,596 
1891. 	 97 	2,000 	1902. 	, 	11,118 	229828 	1913 	219,801 	4,513,690 
1892 ...... ... 	344 	7,118 	1903 ... 	, 	9,096 	188.036 	1914 .... 	'n68,264 	5,545,509 
1893 	 - 	708 	14,637 	1904 	1,935 	40,000 	1915 .... 	406,577 	8,404,693 
1891 	1,917 	39,624 	1905..... 	' 4,402 	91,000 	1916 	.. 	492,481 	10,180,485 
1895  	3,015 	62,320 	1906. : 	3,202 	66,193 	1917 	423,261 	8,749,581 
1896. 	5,563 	115,000 	1907.-..'. 	3,212 	66,- 399 
1897..... .. 	9,157 	189,294 	1908 	':' '. 	 3,212 	86,389 	Total 	 2,020,424 	41,765,883 

:Calculé ourla valeur de : un dollar=0*048375 onces. 

-Le distriet de Porcupine a.été, depuis qu'il s'est développé eu 1912, la principale 
source de production. Les principaux expéditeurs, dans l'ordre de leur importance, 
furent les suivants: Hollinger, Dome,' McIntyre, Porcupine, Crown, Vipond, Schu-
macher et Dome Lake. 

Le district de Kirkland Lake, dans le Timiskaming, est devenu une source impor-
tanterde production, avec les mines de Tough Oakes et de Teck-Hughes comme points 
d'expéditions et celles de Lake Shore et de Kirkland Lake comme expéditeurs probables 
en 1918. - - - " 

• 64724-41 ' 
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La découverte la plus frappante et probablement la plus inattendue (ut celle du 
mois d'août 1915, faite dans le canton de Munro, Timiskaming, dans la propriété Dobie- • 
Leyson, aujourd'hui appelée la mine Crésus. Des spécimens provenant de cette pro-
priété ont été cités comme ayant donné de 2,000 à 3,000 onces d'or. 

Dans le district de Boston Creek, ,Timiskaming, des travaux de développement 
pleins de promesses attirèrent dans -ce district de nombreux prospecteurs et aboutirent 
là à-de nouvelles découvertes. Le bureau provincial des Mines fit faire un rapport sur 
ce district et le publia en 1916 1.- La Miller Independence Mines Ltd., est le principal' 
exploitant dans ce district. Une prospection et un développement considérables ont eu 
lieu dans le district voisin de Goodfish Lake. 

Les découvertes récentes dans le district de Fort MataChewan motivaient l'examen 
qu'en fît A.-G. Burrows; du département des Mines de POntario 2. Les principaux exploi-
tants dans ce nouveau district sont: The Xining Corporation 'of Canada, qui exploite - 
la propriété Davidson, et la Colorada Ontario Development Company, qui exploite lé 
claim Ottisse. 

C'est ver à le district de Lightning River, près du lac Abitibi, qu'on s'est surtout 
précipité en ces tout derniers temps. 

Un grand travail d'exploration s'est fait dans le district de Kowkash, à Thunder 
Bay, travail dont il a été fait un rapport par M. P.-E. Hopkins du Bureau des Mines 
d'Ontario3. 

D'autres 'découvertes d'or 'furent faites subséquemment dans le district environ-
nant, le plus important se trouvant à Tashota, à 22 milles à l'ouest de Howkash, où de 
l'or et du tellurure furent découverts. - 

- 	La mine St-Antoine, exploitée par Thunder Mining Company, à Sturgeon - Lake, 
Thunder Bay, a produit sur une pêtite échelle pendant l'année 1917. 	' 

Dans le district de Kenora on s'est vivement intéressé à la nouvelle de riches trou-
-vailles d'or dans la propriété Rognon, près de Contact Bay, Wabigoon Lake, et d'une 
petite production qui fut signalée 'en 1917. Le Bureau provincial des Mines décrit ce 
district dans le Rapport annuel de 1916.4  

Des travaux se firent également dans la mine Ore Chimney, comté de Frontenac, et 
dans la mine Cordova du comté de Peterborough. , 

Les principaux producteurs dans l'Ontario, en 1917, furent: _ 
Tableau des exploitants. 

Mine. District Compagnie exploitante. 

Ore Chimney Mines Co., Ltd. 
Cordova Mines, Ltd., 	  

Dome Mines Co., Ltd 	- 
Doine Lake Mines, Ltd., 	  
Hollinger Consol. Gold Mines, Ltd 	  
McIntyrePorcupine Mines, Ltd.  	. 	 
Newray Mines, Ltd 	 
Porcupme Crown Mines, Ltd.

•  
— 

Porcupine Vipond Mines CO., Ltd 
Wm. C. Offer et 	.. . 	 
Schumacher Gold Mines, Lt,d.,... 
Miller Independence Mines, Ltd., 
Teck Hughes Gold  Mines, Ltd.,. 

''Pough Oakes Gold Mines, Ltd., .  
Croesus Gold Mines, Ltd. 	 
Thunder Mining Co. 	 

, 
Rognon Gold Mines, Ltd 	 

Ore Chimney 	 
Cordova . ...... 

Dome 	 
Dorne Lake 	 
Hollinger 	... . 	 
McIntyre 	..... 	 
Newray.. .... 
PorcupineCrown. . 
Porcupine Vipond  
Porphyry Hill 	 
Schumacher 	 
McDonough 
Teck Hughes. 	 
Tough Oakes 	 
Croesus 	 
St. Anthony 	 

Rognon 

Comté de Frontenac 
Comté de Peterborough. 
Timiskaminf4:— 

Porcupine. 

Boston Creek. 
Kirkland Lake. 

II 	 II 

Munro. 
Thunder Bay:— 

Sturgeon Lake. 
Renom:— 

Wabigoon Lake. 

1  Bulletin No. 
areas.. • 
- 2  Matachewan 

3  Bulletin No. 
of Mines. Kowkash 

4  Dryden Gold 
189. 

29 of the Ontario Bureau of Mines, on Boston Creek and Goodfish Lake gold 

Gold Area. Bulletin No. 34, Ontario Bureau of Mines, 1918. 
27. 1916, and Annuel Report, Vol. 30CVI, pp. 190-226 of the Ontario Bureau 
gold area. 

Area. Annual Report of the Ontario 13uresu of Mines. Vol. XXVI, pp 163- 



• 'Total 310,262 15,009 

Onces-
(or 6n.-$) Valeur. 	Année. Onces 

(or 6n.$) Valeur. Onces 
or fin.t) • Année. Année. Valeur. 

18'7 	 
1888 	  
1889.. 	 
1890.. 	 
1891 	  
1892 	' 
1891 	 
1894 	 
1895.."... 	 
1896 	  

102 	$ 2,100 1897.... 	2,419 	$50,000 
58 	1,200 1898.... 	1,209 	25,000 

967 	20,000 1899.... 	726 	15,000 
193 	4,000 1900 ... 	- 242 	5,000 

	

. 266 _. 5,500 1901 . . 	. 726 	15,000 
508 	10,506 1902.... 	484 	10,000 
466 	-9,640 1903.... 	48 	1,000 
726 	15, 0ee 1904.... 	24 	500, 

	

2,419 • .50,000 1905.... 	121 	2,500 

	

2,661 › 55,000 1906.... 	39 	800 

1909 
1910.... 
1911.... 
1912.... 
1913 .. 
1914 ... 
1915.... 
1916.... 
1917.... 

4S 
195 
.82 

89 
10 
73 

33 

25 

$ 675 
1,037 

525 
1,850 

• 207 
1,509 

992 
4,026— 
1,695 
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- 	Manitoba. 

La production d'or au Manitoba, en 1917, se monta à 440 onces-  évaluées à $9,095, 
et provint des minerais d'or et de cuivre du nouveau district de Pas dans le nord du 
Manitoba. - 

- 	Aucune production n'a été signalée avait 1917. 
A environ 85 milles au nord-est de Pas on trouve le lac 'kit) ou Wekusko, où 

plusieurs compagnies exploitent actuellement les mines; la principale compagnie, qui 
fit Sa première expédition de Ininerai au commencement de 1917, était la Northern 
Manitoba Mining and Development Company. 

A quelques milles au sud-ouest du lac flerb se trouve le lac Flin Pion, où un 
développenient - considérable a été effectué par la Great Sulphides Go-ld Mines, Ltd., et - 
le Schist Lake, près duquel une exploitation est faite par la Mandy _Xining Co., Ltd., 
succursale de la Tonopah Mining Co., et ui a l'honneur d'avoir été la première à expé-
dier du minerai dece nouveau district, dès les premiers mois de 1917. 

Le Dr-E.-L. Bruce, de la Commission géologique, a dirigé une exploration du 
district de Pas pendant les trois années passées et ses rapports ont paru dans les Rap-
ports sommaires annuels de la Commission géologique en 1915, 1916 et 1917. Un 
rapport spécial préparé par M. Bruce sera bientôt prêt à être distribué. Un gros 
travail d'exploration et d'abatage s'est accompli en ces dernières années dans le dis-
trict de Big Rice Lake, à l'est du lac Winnipeg. 

Un rapport sur les districts de Rice Lake, de Pas, de Star Lake, préparé, par le 
Dr R.-C. Wallace et M. j.-C. Delury, agissant pour la Commission d'Utilités publiques-
du Manitoba, à Winnipeg, fut publié au commencement de 1917. La mine de Gold• 
Pan fut exploitée pendant l'année 1917, et dans l'été de 1918 un minerai de fer oligiste 
fut expédié de la mine qui était parvenue à la période de production. 

- 	
- Saskatchewan. 

A l'automne de 1913 la rumeur des découvertes d'or à BeaVer Lake (lac Aniisk) 
créa un intérêt considérable, et dès l'ouverture de la navigation un bon nombre de 
prospecteurs se rendirent sur les lieux. Il sa fit beaucoup de travaux de prospection 
en 1914 et encore d'autres en 1915, mais aliéna rendement n'a été encore signalé. Le 
lac Amisk est à l'extrémité ouest de la région que M. Bruce est en train d'examiner et 
dont« il est parlé à propos du Manitoba. 

Alberia. 
Aucun rapport sur la production d'or en 1917 n'a été publié. Unà faible produc-

tion avait été signalée chaque année et c'était l'or récupéré des graviers de la rivière 
Saskatchewan. Les opérations furent dirigées et continuées par quelques personnes 
et les résultats sont nécessairement incomplets. 

Alberta: Production annuelle d'or. 

Calculé sur la valeur de un dollar = 0 • 048375 once. 
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Colombie britannique. - 

La production d'or de la Colombie britannique en 1917 s'est élevée à 133,742 onces 
de fin, évaluées ù $2,764,693,. et comprenait : (a) de l'or de placer pour un montant de 
$496,000 ou 18-0 pour cent de la production totale; (b)du métal brut extrait des mine-
rais broyés, pour un montant de $539,762 ou 19.5 pour cent; et (c) les rendements des 
fonderies évalués à $1,728,931, ou 6.5 pour cent ,de la production totale. 

'La production en 1916, s'était élevée à 219,633 onces d'or fin d'une valeur de 
$4,540,216 et comprenant: (a) .de l'or de placer pour un montant de $580,500, ou 12.8 

- pour cent de la production totale; (b) du métal brut, extrait des minerais broyés, pour 
un montant de $290,088 ou 6.4  pour cent; et (0) les rendements des fonderies évaluées 
à $3,669,628, ou 80.8 pour cent., 

La production totale en 1917 accuse un fléchissement de 39 pour cent occasionné 
surtout par les agitations ouvrières, le prix, élevé' des approvisionnements et les gros 
salaires qu'exigeaient les mineurs. Bile s'éleva à 18.1 pour cent de la production totale 
du Canada. . 

Les statistiques de l'or de .filon représentaient, aussi exactement que possible, le 
véritable rendement de l'or, basé sur les quantités sorties des fonderie etsur les expédi-
tions de métal brut. 

La production enregistrée de l'or de placer a été constatée par le minéralogiste pro-
yincial qui disait; dans son rapport annuel, en 1916, que: 

"On a rencontré de grandes difficultés pour obtenir -  des chiffres exacts, depuis 
que, dans plusieurs cas, les travaux sont exécutés par des particuliers ou des , 

•groupes non organisés qui ne tiennent pas de livres et qui paient souvent avec de 
la- poudre d'or facile à transporter et à dis-tribuer, les salaires et les approvision-
nements, d'où il résulte que la taxe imposée sur ces choses est facilement éludée." 

La production de l'or extrait des filons telle qu'elle est relevée par le Bureau provin-
: cial des Mines, étant basée sur le métal contenu dans les expéditions de minerai, -est 

--naturellement un peu plus élevée que le•relevé du rendement des fonderies. 

Colombie britannique: Production annuelle d'or: 
- 

. 	
• 	 .. 	 . 

, Onces 	 O 	 Onces Année. 	Ica, fin." 	Valeur. 	Année. 	(or fl
nces

at) 	Valeur. 	Année. 	(or  	Valeur.  
, 

, 

• , 

1858 	34,104$ 	705,000 	1878.... 	81,6&S$1,275,204 	1898 ... 	 142,215 	$ 2,939.852 
1859. .....  	 78,129 1,615,072 	1879.... 	62,407 1,290,058 	1899.- 	203,295 	4,202,473 
1860 	107,806 2,228,543 	1880.... 	'49,044 1,013,827 	1900.... 	228,916 	4,732,105 
1861 	128,973 	2,666,118 	1881.... 	50,636 	1,046,737 	1901.-... 	257,292 	5,318,703 
1862. .....  	 128,528 	2,656,903 	1882.... 	46,154 	954,085 	1902.... 	288, 	5,961,409 
1863. 	189,318 3,913,563 	1883.... 	38,422 	794,252 	1903.... 	, 284,108 	5,873,036 
1864 	180,722 3,735,850 	1884.... 	35,612 	- 736,165 	1904.... 	275,975 	6,701,908 
1865 	168,887 3,491,205 	1885.... 	- 34,527 	713,738 	1905.... 	285,629 	5,902,402 
1866 	- 128,779 2,662,106 	1886.... 	43,714 	903,651 	1906.... 	269,886 	5,579,039 
1867 	- 	120,012 2,480,888 	1887.... 	33,558 	- 693,709 	1907.... 	236,216 	4,883,020 
1868 	114,792 2,372,972 	1888.... 	29,834 	616,731 	1908.... 	286,858 	5,929,880 
1869.  	85,865 1,774,978 	- 1889..:. 	28,489 	588,923 	1909.... 	_250,320 	5,174,579 
1870  	64,615 1,336,956 	1890.... 	23,918 	494,436 	1910.... 	261,386 	5,403,318 
1871 	87,048 1,799,440 	1891.... 	20,792 	429,811 	1911.... 	238,496 	4,930,145 
1872 	77,931 	1,610,972 	1892.... 	' 	19,327 	399,525 	1912.... 	251,815 	5,205,485 
1873 	63,166 	1,305,749 	1893.... 	18,360 	379,535 	' 1913.... 	297,459 	, 6,149,027 
1874 	. 89,233 1,844,618 	1894.... 	25 664 	530,530 	1914:... 	252,730 	5,224,393 
1875....  	119,724 	2,474,904 	1895... 	61,289 1,266,954 	' 1915.... 	273,376 	5,651,184 
[876 	-86,429 	1,786,648 	, 1896.4%. 	86,504 	1,788,206 	1916.... 	219,633 	4,540,216 
[877 ......  	 77,796 1,608,182 	1897.:.. 	131,805 	2,724,657 	• 1917.... 	' 	133,742 	2,764,593 

	 - - - 

	

Total... 	7.970.291 	164.781.248 
Calculé sur la de un dollar=0*048375 once. 
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1,000 
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- Colombie britannique: Production de l'or par district, 1916 et 1917. 
, 

. 	1916: 1917. 

931 

1,000 
9,805 

1 
2,521 

18 
33,290 

62 

3,092 

58,544 

111 

1,355 
3,793 

Or filonien. 	Or de placer. 

Valeur. 

Or filonien. - 

Onces. 

20 
52,109 

372 
688,101 

1,282 

63,912 

1,210,104 	. 

2,294 

28,008 • 
- 78,402 

Valeur. 

Rapport annuel du mini.-tère des Mines de la Colombie britannique. 

Yukon. 

La production d'or du Yukon, en 1917, -s'éleva à 177,667 onces de, fin .  évaluées à 
$3,672,703;comprenant: 1,119 onces évaluées à $23,091 provenant de l'exploitation des 
filons. La production en 1916 fut de 212,700 onces évaluées à $4,396,900 et comprenait: 
690 onces évaluées à $14,264 provenant de l'exploitation des filons. La production en 
1917 faisait le 24 pour cent de la production totale du Canada. - 

La production totale des placers du Yukon, en 1917, est évaluée à $3,681,912 et 
comprend 176,548 onces de fin évaluées à $3,649,571 et 39,723 onces d'argent évaluées à 
$32,341. - 

La production d'or de placers du Yukon -en 1916 était évaluée à 212,610 onces de 
fin, estimée à $31,322, faisant un total de $4,413,958. 

Les statistiques dé la production de l'or dans le district du Yukon pendant les an-
nées entre 1898 et 1906, telles que les donne le tableau montrant la production annuelle, 
sont basées avant tout sur les récépissés de l'or délivrés par les Hôtels des monnaies des 
Etats-Unis et autres bureaux créditeurs du Yukon canadien. Quoique des droits soient 
imposés sur l'or produit, il semble certain qu'une quantité considérable d'or a échappé 
,au contrôle, particulièrement dans le courant des années de grande production. 

•IP 



Annee. 

18851 
18861 - 

 1887..., 
1888.t.. 

1890.. . 

1892.... 
1893.... 
1894.... 
1895.... 

Poids 
avant la 
fusion: 

Valeur 
nette. 

Valeur 
moyenne. 

Poids 
avant la 
fusion. 

.Valeur 
nette. 

Valeur 
moyenne. 

Année. Année. 

1908 (a) 	 
1909 	'  
1910 	 
1911 	 
1912 	 

On es. 

60,132.00 
5,003-12 
3,591.87 
2,073-61 
2,211-88 

$1,000.296 
83,871 

- 62,094 
34,994 
36,481 

$16.63 
. 	16-75 

' 	17.27 
16.88 
16.41 

- 
1913(5).... 
1014...... 
1915, 	 
1916 	 
1017 	 

Onces. 

15,235-29 
56,564.83 
87,040.87 
95,005.82 
79,532.35 

$ 217,189 
915,914 

1,418,497 
1.525,724 
1,262,207 

'816.22 
16.21 
16-28 
16-06 
15-87 

- 
Année 	Onces' 	Valeur. 	Année 	Onces' 	Valeur. Valeur: 	' 	 ' 

	

(or lin.4) 	 - - 	(or fin.i) 	(or &Lit) 

_ - 
- 	1896. : . 	14,513 	$ 	300,000 	1907.'. 	152,381 	$ 	3,150,000 

	

4,837 	$ 	1-00' 000 	1897... 	120,937 	2,500,000 	1908... 	174,150 	. 	3,600,000 

	

3,386 	70,000 	1898... 	- 483,750 	10,000,000 	1909 .. 	191,565 	.3,960,000 

	

1,935 	40,000 	1899... 	774,000 	16,000,000 	1910* . 	221,091 	- 4, 570,362 

	

8,466 	175,000 	1900... 1,077,553 	22,275,000 	1911... 	221,197 	4,634,574 

	

8,466 	' 175,000 	1901... 	870,750 	18,000,000 	1912... 	268,417 	5,549,296 

	

.1,935 	40,000 	1902... 	701,437 	14, 500,000 	1913... 	282,838 	5,846,780 

	

4,233 	87,500 	1903... 	592,594- 	12,250,000 	1914... 	247,910 	5,125,374 

	

8,514 	176,000 	1901... 	507,938 	10,500,000 	1915... 	230,173 	4,758,098 

	

6,047 	125,000 	1905... 	381,001 	7,876,000 	1916... 	212,700 	4,396,900 

	

12,091 	250,000 	1906... 	270,900 	• 	5,600,000 	1917... 	177,667 	3,672,703 
- 	 . 	 Total.. 8.238.435 	170,303.587 

Calculé sur la valeur de un do lar ---,--9018375 once. 
*Y compris une 	production des mines filoniennes. , 

Depuis 1906, les statistiques de la production d'or au Yukon ont été établies 
d'après le montant des droits de pour cent perçus par le ministère de l'Intérieur. 
Pour déterminer le montant de la taxe on a fixé la valeur du métal brut à $15 l'once. 
La valeur précise des gisements est, depuis un certain nombre d'années, d'environ 
$16.50 par , once. -Au cours des douze mois finissant au 31 décembre 1916, '19,532.35 
onces provenant du Yukon ont été livrées à l'essayerie de Vancouver, C.B., et, tous 
frais déduits, évaluées à $1,262,257, ou en moyenne $15.87 Par once, contre 95,005.82 
onces, évaluées à $1,525,723.55, dont en. moyenne $16.06 par once en 1916. 

Or reçu du Yukon. à l'essayerie du gouvernement, à Vancouver, C.B. 

(a) Pour neuf mois seulement. 
(5) leb suppression, en 1913, de la taxe pour lès essai- 4 explique l'augmentation des chiffres depuis cette 

poque. 

Le tableau i suivant donnè la production d'or brut de placer du Yukon au cours 
des six dernières années, telle qu'enregistrée au ministère de l'Intérieur et sur laquelle 

, la taxe de - 2i% .  a été perçue. - 
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Production d'or brut dans le district du Yukon. 
(Poids brut de poudre, pépites et métal brut en once.) 

- 

	

Mois. 	 1912. 	1913. 	1911. 	1915. 	1916. 	- 	1917. 

- 
Janvier 	5.25 	- 	19-30 	136-50 	520-69 	3', 116 .18 	• 2,490.11 
Février 	525.29 	- 	56-90 	323-50 	-40 	566-62 	740-73 
Mars 	 0-50  	 6.75 	232-13 	1,574•82 	1,033.37. 
Avril. 	. 	1,293-69 	1,572-65 	277-84 	859-56 	1,290-64 
Mai  	26,158.66 	' 	5,557.35 	11,668-10 	' 17,553-29 	13,099-13 	7.586-43 
Juin    	54,243-03 	67,594.39 	- 67,601.85 	57,884-87 	38,292-47 	33,684.56 
Juillet  	58,283;29 	57,873-50 	45,067-31 	49,478.87 	3:.'",, 598-34 	34,339.33 
Août 	 ' 	56,975:55 	63,315-92 	49,458-17 	41,015.41 	47,980-26 	41,439-50 
Septembre 	53,225.29 	58,641.62 	62,744.69 	47,055-83 	45,883-90 	33,652-12 
Octobre 	66,518.01 	66,798-37 	63,365.22 	59,981-89 	62,927.73 	57,227.13 
Novembre., 	11,618-08 	26,565.50 	4,308-00 	7,248-17 	15,168-23 	1,181-74 
Décembre. 	 7,432.72 	5,183-50 	3,433-43 	6,001.77 	1,941-61 	3,015-97 

335,015 •67 	352,990-01 	309,691-17 	287,251.16 	265,013-88 	220,684.53 
- - 

La &brame totale des taxes perçues, depuis 189S, sur la production d'or de ce 
district, est de $4,575,217.59. Le tableau suivant donne les sommes perçues annuelle-
ment, ainsi que la production d'or, telles qu'enregistrées parle ministère de l'Intérieur. 
La différence existant entre ces chiffres et ceux de la production annuelle de l'or dans 
ce district,' qui sont basés skr h réception, à l'Hôtel des monnaies, d'or du Yukon, 
a déjà été mentionnée et est probablement due aux trois facteurs suivants: (1) la 
détermination de la valeur de l'or à $15 par once, sur laquelle la taxe est perçue et 
qui est sans doute légèrement au-dessous de la valeur réelle; (2) la probabilité que, 
durant les premières années où la taxe fut ikrçue, des quantités considérables ,de 
poussières d'or quittèrent les mines, sans être enregistrées, et furent' ainsi soustraites 
à la taxe; -(3) le fait que, depuis quelques -années, il y a eu à signaler une faible mais
croissante production des mines filoniennes. 

- Production' de l'or dans le Yukon et taxes perçues.t 

• Production 	Montant 	Montant T Exercice financier s 	 totale 	exonéré- 	frappé 	axes  
d'or, 	de la taxe, 	de la taxe. 	perçues' 

"\-- 

Finissant juin 1898   	8 3,072,773 	$ 	339,845 $ 2,732,928 
'  	

$273,292.82 
.. 	. 	1899 	 7,582,283 	n699,657 	5,882,626 	US, 262-37 
. 	1900 	9,809,465 	2,501,744 	7,307,720 	730,771-119 

1901  	 9,162,083 	1,927,666 	7,234,416 	592,660-98 
. 	. 	1902 	9,566,340 	1,199,114 	8,367,226 	331,436-79 
« 	. . 	1903  	12,113,015  	12,113,015 	302,893.48 
. 	. 	1904 	 - 	10,790,663 ..... 	. 	. 	10,790,663 	272,217-96 
. 	. 	1905 	 " 	8,2,054 	' 	8,222,054 	206,760.87 
. 	. 	1906 	6,510,007 	 6,540,007 	163,963-25 
. 	mars, 	1907 	3,301,791 ... . ... . 	3,301,791 	82,622-42 
. 	. 	1908 	 2,820,162  	2,820,162 	70,004.65 
. 	. 	1909 	3,260,283  	3,260,282 	81,507-07 

1910 	3,594,231  	3,594,251 	89,814.10 
. 	1911 	4,126,728  	4,126,728 	103,168-19 
. 	1912 	 4,024,237 ..... .. 	.. 	4,024,237 	100,606-29 
. 	. 	1913  	5,018,412 ..... ....... 	5,018,412 	125,460-52 
. 	. 	1914 	5,301,508  	5,301,508 	132,537.69 
. 	• 	1915  ' 	'  ' 	. 	 4,649,634  	4,649,634 	116,241.04 
. 	. 	1916 	4,458,278 ..... 	... .. 	4, 458, 278 	111, 457/19 
. 	• 	1917 	 3,960,207 	• 	3,960,207 	99,007.92 

• Total 	- 121,377,173  	113,709,146 4,575,217-59 
' 

D'après le rapport  de la division des Terrains miniers du Yukon, du ministère de l'Intérieur, pour 
, l'exercice financier finissant au 31 mars 1917, p. 50. 



Désignation. Provenance. Prix convenu. 

Minerai de fer 	 
Coke ...... 	........ 	. 
Fonte 
Acier en barres 	  
Modèles 	  
l'laques „ ... 

	

Lower Lake Ports 	 
Connellsville 	 

Pittsburgh-Chicago.. 	 
If 

If 	 If 

$ 5.05 par G .T. 
6.00 par N.T. 

33.00 par G.T. - 
2.90 par 100 liv. 
3.00 par 100 liv. 
3.25 par 100 liv. 

Subséquemment les prix maximum furent établis pour toute la série des' produits 
de fer et d'acier. 
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FER ET ACIER. 

(INTRODUCTION). 

Les demandes d'acier pour les besoins de guerre ont eu pour effet de stimuler la 
' 

 
production canadienne  de la fonte et de l'acier ce qui a été la cause que les rendements 
ont été plus considérables que par le passé. L'érection de nouveaux fours% acier com-. 

•  prenant plusieurs fours électriques u considérablement augmenté la capacité de produc-
tion de l'acier, tandis que, pour la fonte, les conditions s'ont restées à peu près les mê-
mes et c'est pourquoi le rendement a été seulement un peu plus fort que ceux des années 
1911 et 1912. 

L'industrie sidérurgi/que au Canada doit encore compter principalement sur l'étran-
ger pour son approvisionnement de minerais et de combustibles. Seulement 4.2 pour 
cent de la quantité totale de minerai fondu en 1 -917 provenait de rain-ês canadiennes, le .  
reste ayant été importé do Terre-Neuve et des Etats-Unis. 

Si l'on ajoute aux minerais provenant du Canada, ceux de Wabana (Terre-Neuve) 
on pourra dire qu'environ 44.4 pour cent du minerai fondu en 1917 tenait de la Grande-
Bretagne et de 55.6 pour cent, des Etats-Unis. - - 

On a pu voir dans le rapport de -1913 que le total de la consommation de fer et 
d'acier au Canada, cette année-là, durant ldtjuelle la consommation du fer a' atteint son 
maximum, oscillait entre 6,000,000 et 7,000,000 de tonnes de minerai de fer d'une teneur 
de 50 pour cent. La production canadienne de fer au Canada, en 1917, fut la plus 
faible depuis 1900, si l'on excepte l'année 1911. . ' • 

Le commerce de tous les produits de fer et d'acier est maintenant sous le contrôle 
de l'Etat et ces produits ne peuvent s'exporter qu'avec l'autorisation du "War Trade 
Board". Pareillement l'exportation des Etats-Unis au Canada ne peut se faire qu'avec 
l'autorisation du "United States War  Industries 'Board". 

Les prix aussi, qui avaient rapidement augmenté en 1916 et 1917 furent placés 
sous la haute main de l'Etat, aux Etats-Unis, dans ,le mois de juillet de cette dernière 
année, et puisque c'est surtout de ce pays que l'on importe, nous avons cru utile de 
donner ci-après le tarif des prix: 

24 septembre, 1917.—Avis publié par le "Comité d'Information publique" (Bulletin 
officiel, 25 septembre 1917) : 

Le président approuve une convention établie entre le "War Industries Board" et 
les sidérurgistes, fixant les prix suivants qui doivent immédiatement entrer en vigueur 
et seront sujets à revision le 1er janvier 1918, savoir :— 
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. Résumé des statistiques du fer et de l'acier,  1914-1917. 

. 	 _ 

- 	
1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

_ 

• 
Petites 	 . 

Minerai de fer expédié .  	tonnes. 	- 	244,854 	398,112 	275,176 	215,302 
Minerai de fer canadien consommé par les 

hauts fourneaux ...... . ..... 	....  	n 	182,964 	293,305 	221,773 	32,065 
Minerai de fer importé consommé par les 

- hauts fournaux 	 1,324,326 	1,463,488 	1,964,598 	2,084,221 
Minerai de fer consommé par les conver- 

tisseurs d'acier 	n 	 37,636 	74,872 	55,059 	, 39,793 
Minerai de fer fabriqué au haut fourneau 	n 	783,164 	913,775 	1,169,257 	1,156,789 
Fonte fabriquée au fourneau électrique 	 _ 	n5 	 13,691 
Fonte et alhars de fer, exportée ......  	n 	• 	19,063 	26,545 	46,166 	45,293 
Fonte importee 	n 	 78, 680  ' 	47,842 	58,130 	83,409 
Alliages de fer fabriqués 	n 	 7,524 	10,794 é 	28,6.4 	42,465 
Alliages de fer importés 	n 	 22,147 • 	13,758 	14,777 	12,829 
Consommation de la fonte et des alliages 	 1,264,87C 

. de fer.. 	'  	n 	872,452 	959,251 	1,255,218 
Fonte consommée par les hauts ,clurneaux: 

	

	 619,030 	747,834 	949,444 	1,112,08 
n Lingots d'acier et moulages fabriqués 	 _ 828,641 	1,020,336 	1,428,219 	1,745,734 

Rails en acier fabriqués  	 428,225 	232,411 	90123 	46,645 
Coke canadien consommé par les hauts four- 	 . 

neaux 	 330,269 	578,74.3 _ 	712,715 	634,961.  
Coke importé consommé par les hauts four- 

neaux. 	 590,902 	436,022 	645,488 	723,651  	. 	 Fer et acier importés 	II 	 878,279 	771,007 	864,916 	929,77( 

Nombre de hauts fourneaux complets. 
Nombre d'hommes employés aux hauts four-

neaux 	• 	• 
Salaires payés par les hauts fourneaux 	 
Valeur de la fonte produite 	  
Valeur des articles en fer et en acier expor- 

tés (c) 	 • 	8 
Valeur des articles en fer et en acier importés 	 

r22 

1,018 
693,632 

10,002,856 

14,391,746 
80,063,679 

• 19 
■•• 

1,004 
675,453 

11,374,199 

48,268,148 
74,308,983 

No 

16,750,898 

63,837,681 
129,090,168 

24,290,101 

46,791,631 
186,538,538 



$ c. $ c: $ c. $ c. $ c. $ c. $ c. 

35 95 35 95 37 45 42 20 41 95 55 20 57 9b 
30 95 30 95 32 85 39 20 42 15 50 20 53 20 
31 93 33 95 36 55 39 95 43 55 51 00 55 95 
31 95 34 45 36 95 39 95 43 65 51 05 53 95 
30 95 30 95 32 75 38 20 42 2.5 49 60 52 95 

122 50 1.56 25 175 00 187 50 230 00 230 00 237 50 
42 00 42 00 49 80 57 50 67 00 82 50 22 25 

60 00 62 50 67 00 -72 50 85 00 93 75 100 00 
60 00 62 50 67 50 72 50 85 00 93 75 100 00 
60 00 62 50 67 50 72 50 88 00 101. 25 105 00 

6900 62 50 67 50 72 00 88 00101 25 105 00 
73 75 75 00 75 00 83 75 88 00 92 50 95 00 

3 10 
360 
2 95 
.325 
10 00 

64 00 
3 40 
3 50 
3 00 

4 25 
455 
655 
4 10 
6 85 
300 
2 95 

3 70 
4 50 
3 40 
3 40 

10 60 

55 00 
3 65 
4 10 
335 

4 75 
5 75 
7 55 
5 35 
7 50 
320 
3 18 

28 15 
34 25 
23 35 

4 00 
4 50 
3 50 

.390 
10 00 

49 00 
3 90 
470 
360 

5 05 
700 
8 80 
665 
7 90 
3 50 
.3 45 

28 40 
36 60 
24 60 

4 00 
450 
3 65 
460 
500 

47 25 
420 
5 75 
5 50 

5 25 
8 15 
9 95 
800 
9 25 
3 65 
360 

40 00 
43 50 
33 25 

4 50 
5 65 
3 90 

•5 00 
500 

42 00 
4 70 
600 
600 

525 
900 

10 25 
850 

10 00 
-4 00 
3 95 

40 25 
52 75 
31 75 

225 00 
95 00 

93 00 
93 00 
96 00 

$ c. 

37 25 
33 95 
33 95 
34 45 
32 95 

212 50 171 25 157 rpo 
95 00 80 00 55 00 

172 50 
55 00 

58.75 
58 75 
65 50 

65 50 
73 50 

47 50 
47 50 
51 00 

51 00 
57 00 

• 
:750 
47 50 
51 00 

51 00 
57 00- . 

73 75 
73 75 
82 50 

82 50 
90 00 

3 00 
325 
2 90 
3 50 

17 00 

51 00 
4 75 
350 
290 

465 
5 00 
625 
425 
7 75 
350 
325 

3_75 
6 85 
3 73 
5 25 
500 

300 
.325  
290 
525 
6 25 

300 
325 
290 
30 

17 0 

.42 00 
6 50 
600 
600 

42 00 
6.15 
6 00 
600 

49 00 
500 
460 
4 31 

525 
8 75 
9 70 
850 

10 00 
400 
3 95 

5 25 
7 75 
880 
7 85 

10 00 
390 
3 85 

500 
525 
6 GO 
4 75 
8 75 
350 
325 

35 50 
47 25 
32 50 

31 34 
43 50 
28 00 

2960 
39 00 
28 50 

30 00 
39 00 • 
28 50 

: t 
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Prix mensuels moyens des produits de fer et d'acier à Pittsburg en 1917.* 

23 23 
32 00 
20 00 

Jan. Fév. Mar. Avril. Mai. Juin. Juill. 

21 90 
-30 00 

19 75 

325 345 
375 420 
300 320 
3 25 3 25 

10 00 10 00 

63 50 60 00 
3 40 3 50 
350 390 
300 335 

4 25 
4 55 
680 
4 35 
700 
3 06 
2 95 

23 40 
33 00 
21 50 

450 
5 05 
6 80 
4 70 
750 
3 16 
3 08 

Bessemer par gr. tonne. 
Basique 
De fonderie n°2 - 
Malléable 	 
Fonte grise de moulage 

Alliages de fer. 

Ferro sil ic. (50%) 
Ferro-silic. (102) 

Produits serai-finis. 

:1131.1jeestsfBraermner 
• Bar. en tôle Bess. 

four Martin. 
Fer à étirer.... 

Produits 12m nés.  
Par 100 lbs. 

Modèles de const. base. 
Plaques, base  
Barres d'acier, base.... 

' -Barres de fer, base 	 
- Arbres, escompte 	 

Tuyaux d'acier, e p. à 

	

3 pouces 	 
Crampons standard.... 
Boucles 	  
Bandes.. 

Rivets de constructions 
Tôles noires n. 2$ 	•  
Tôles galv. n°28 	 
Tôles recuites n. 28 	 
Ferblanc .. . 

	

. 	. 	. 	. 
Pointes en .. de fer, base 
Fil de fer, bas' . 

Vida fer. 

Par tonne nette.' 

Fonte d'acier lourde... 
Low Phosphol us 	 
Acier fondu n° 	 

Aoàt. Sept. Oct, Nov: 

$ c. $ C. $ C. $ c. 

53 55 48 30 37 25 37 25 
52 75 46 20 33 95 33 95 
55 55 43 95 33 95 33 95 
55 55 50 525  3520 34 45 
52 95 47 425 32 45 32 25 

96 00 
96 00 

• 
4i0 
680 
4 00 
5 25 
500 

42 00 
6 20 
600 
600 

5-25 
900 

10 25 
850 

10 00 
400 
3 95 

36 60 
43 00 
35 00 

Fonte. 

Déc. 

* Emprunté au "I .on Trade Review," Cleveland, (Ohio) 4 janvier 1918, p 126. - 

MINERAI DE FER. ' 

- Il s'est fait des expé—  ditions de fer, en 1917, de neuf mines ou propriétés, mais, 
sur ce nombre, cinq mines seulement étaient en activité et les quatre autres n'ont 
expédié que du stock amassé les années précédentes. Le total des expéditions est de 
59,874 tonnes de moins qu'en 1916, soit un fléchissement de 21 pour cent, et, si l'on 
excepte l'année 1911, c'est le plus bas chiffre depuis 1910. - Le total des expéditions 
pour cette année fut de 215,302 tonnes valant $758,621, contre 275,176 tonnes valant 
$715,107 en 1916. 

(; 
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En '1917, lès expéditions comprenaient 46,050 tonnes_ mises sur le marché - -au 

Canada, et 169,252 tonnes vendues pour l'exportation. En 191G, les rapports indiquent 
que 134,568 tonnes furent mises sur le marché, 140,608 vendues pour Pexportation. - 

 Les minerais expédiés, en 1917, comprenaient 17,741 tonnes de magnétite, magnétite 
titanifère et ilménite, et 197,651 tonnes d'un mélange calciné de sidérite et d'hématite 
à forte teneur en soufre. Les expéditions de .  1916 comprenaient 45,541 tonnes d'héma-
tite, 210,522 tonnes de sidérite et -  d'hématite forte en soufre, calcinée; 15,904 tonnes 
de concentrés de magnétite, et 3,200 tonnes d'ilménite. 

Il ne s'est fait aucune expédition de minerai de fer des gisementsde la Nouvelle-
Ecosse ni du Nouveau-Brunswick durant cette année bien que des travaux d'abatage 
aient été faits par la Nova Scotia Steel and Coal  Corn pan, à Glencoe, au Cap-Breton. 
Les mines de Nictaux, Nouvelle-Ecosse, et Bathurst, Nouveau-Brunswick, appartenant 
à la Canada Iron Foundries, Ltd., sont encore restées inactives. . 

Dana Québec, la mine d'Ilménite à Ivry-Nord, comté de Terrebonne, a été exploi-
tée par la Manitou Iron Mining Company, et la production expédiée comme d'habitude 
à Niagara Falls, N.Y. - - 

Il a été extrait aussi du minerai de fer par la St. Paul Titanic Iron Ore Companj 
de la mine 312,. St-Urbain, comté de Charlevoix. 	 - 

En sus de ces opérations minières il a été expédié du minerai resté en tas à la 
mine Bristol, comté de Pontiac, et à. Ironside, canton de Hull. Ce dernier minerai fut 
expédié à Hull et à Montréal et utilisé pour la calcination de la magnésite à ces endroits. 

Dans l'Ontario, les principales expéditions furent faites par l'Algoma Steel Cor-
poration qui exploite les mines Helen et Magpie. La production de la mine Helen, 
durant les deux dernières années; a consisté surtout en hématite forte en soufre qui a 
été expédiée à l'usine de la Magpie pciiir être mélangée avec de la sidérite. Ce mélange 
y est calciné dans des fours tournants et donne un minerai Bessemer qui est expédié 
aux hauts fourneaux de Sault-Ste-Marie, mais la majeure partie va aux fonderies des 
Etats-Unis. 

Les travaux sur le gisement de -magnétite à Sellwood, appartenant à la compagnie 
Moose Mountain, Ltd., ont consisté surtout en construction et extraction, de même 
qu'en expériences sur la concentration et l'agglomération, durant les derniers six mois 
de l'année. Il n'a été expédié que quelques centaines de tonnes de concentrés et d'agio-
mérés contenant une moyenne de plus de 62 pour cent de fer, aux usines du sud de 
l'Ontariti. Un petit chargement de minerai titanifèré fut expédié de la mine Orton, 
comté de Hastings par la Tivani Electric Steel Company, de Belleville, et un de minerai 
d'hématite de la mine Playfair, par. la  Canadian Union Mines Corporation, Ltd. 

Expéditions de minerai de fer par province, 1915-16-17._ 

1915. 	 1916. 	 _ 	1917. 	- 
Province. 

	

Petites 	Valeur. 	Petites 	Valeur. 	Petites 	Valeur. 

	

tonnes. 	 tonnes. 	 tonnes. 
___.... 

_ 	 . 
$ 	 $ 	 $ 

Nouveau-Brunswick 	' 	3,683 	' 8,281 
 

(isébec 	3,209 	8,308 	17,189 	54,815 
Ontario 	391,429 	766,166 	271,967 	706,799 	198,113 	703,806 

	

398.112 	774.427 	275.176 	715.107 	215,302 	758.621 
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- Expéditions de minerai de fer, par catégorie de minerai, 1907-1917. 

' 	(En petites tonnes.) - 

- 	 - 	 . 

_ 	 Carlimate, 
Année. 	, 	Hématite. . 	'Magnétite. 	y compris 	Limonite.' 	, Total. 

sidérite. 	• 	, 	 , 
, 	 .... 	 : 

---- 	 . 

1907  	 205,795 	50,073 	42,740 : 	,14,248 	312,856 
1908 	/ 	173,164 	49,946 	4,869 	10,103 	" 	238,082 
1909  	190,47Z 	74,240  	3,330 	" 	268,04e. 
1.910  	130,386 	- 	127,768 	. 	. 	1,270 	25à,418 
1911. 	•  	137,399 	72,945  	 210,344 
1912 	 ••• 	 86,971 	128,912  	 215,883 

, 

1913  	(a)92,386 	• 	215,248 	 .. • 	307,634 
1914  	89,454 	45,562 	109,838  	244,854 
1915 	205,989 	.59,217 	' 	132,906  	.398,112 
1916  	' 	45,541 	19,113 	(3)210,522 .  	275,176 
1917. 	 % 	-,‘ 	17,741 	197,561  	215,302 

. 	 - 

(a) Y compris un faible tonnage de sidérite. 	 , 
(b) Comprenant de la sidérite, et un mélange dé sidérite et d'hématite à haute teneur. 

Expéditions de mine'rai de fer par province, 1886-1917. , 

• 

Année civile. 	Nouveau- 	Nouvelle- 	Québec. 	Ontario. 	Ck)I°Inb 'e ' 	petites ' 

	

Ilrunsarick. 	-Ecosse. 	 Ihitanrdque 	tannea.  

. 	 . 

1886 	 - 	44,388  	16,032 	3,941 	64,361 
1887.  	43,532 	' 	13,404 	15,698 	2,796 	76,330 
1888 	 -  	.. . 	42,611 	_, 	10,710 	16,894 	8,372 	78,587 	. 
1889 	54,161 	' 	14,533 	 15,487 	84,181 	• 
1890  	 49,206' 	22,305 	5,000 '  	76,511 
1891  	53,649 	14,380  	' 	950 	68,979 
1892 	..... 	 ... 	 .. 	78,258 	22,690  	2,300 	103,248 
1893 	 * 	102,201 	22,076 	 1,325 	125,602 
1894 	,. 	..... 	 .... 	 89,379 	19,492  	' 	1,120 	109,991 
1895  	63,792 	17,783  	1,222 	102,797 
1896. 	 58,810 	17,630 	15,270 	196 	91,906 
1897 	 23,400 	22,436 	' 2,770 	2,099 	50,705 
1898 	, 19,079 	17,873 	21,111 	280 	- 58,343 
1899 	- 28,000 	19,420 	25,126 	2,071 	- 	74,617 
1900 	 . 	18,940 	19,000 	82,950 	• 	1,110 	122,000 	' 
1901 	18,619 	15,489 	272,538' 	7,000 	313,646 
1902 	

,  
_ 	 14.g.:1 7.3g 	18,524 	359,288 

	

10,019 	404,003 
1903 	. 	.... 	..... 	.......... ,. 	 12,035 	209,634 	, 	2,290 	264,294 
1904.... 	- ... 	............. : . 	.. 	. 	" 	61,293 	16,152 	141,601  	219,046 
1905  	 84,952 	12,681 	193,464  	291,097 , 

1906 	97,820 	9,933 	141,078  	248,831 
1907 	-89,839 	12,748 	207,769 	2,500 	312,856 
1908  	- 	 11,802 	10,103 	216,177  	238,082 

' 1909 - 	 4,150 	263,893  	268,043 
1910.... 	.. ;• .. 	. 	.. 	...... 	5,336 	18,134 	4,503 	231,445  	259,418 
1911 	• 	31,120 	22 	3,616 	175,586  	210,344 
1912 	71,520 	30,857 	1,185 	112,321 	 215,883 
1913 	86,416 	20,436 	, 5,102 	195,680  	307,634 
1914 	 • 	. .. 	4,775 	.... .............. 	 .... 	 ' 	240,079  	244,854 
1915 	3,683  	' 	' 	- 394,429  	398,112, 
1916 	 3,209 	271,967  	275,176 
1917 	 : 	.... : 	17,150 	198,152 	- 	215,302 

, 

• EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER. 

D'après les rapports directs des exPloitants de mines, la quantité de minerai de fer 
vendu pour l'exportation en 1917 fut de 169,250 tonnes contre 140,608 tonnes vendues 
pour l'exportation, en 1916, 89,730 -en 1915, et 60,414 en 1914. Ces statistiques diffèrent _ 

• 
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quelque peu de celles du ministère des Douanes ainsi qu'on le verra au tableau suivant. 
Nous donnons également pour but de comparaison le relevé des importations du Ca-
nada publié par le Ministère du Commerce des Etats-Unis. _ 

On trouvera dans ce tableau le relevé des importations de minerai de fer, le total 
pour 1917 étant un peu moindre que celui de 1916 mais représentant une valeur plus 
Censidérable. _ 

Suivant les rapports reçus des fonderies, la quantité, de minerai importé qui fut 
fondu en 1917 fut de 2,084,231 tonnes contre 1,964,598 tonnes en 1916. Les minerais 
importés qui ont été fondus en 1917 c'omprenaient 874,134 tonnes, provenant de Terre- , 

 'Neuve, et 1,210,097 tonnes de la région des grands lacs des Etats-Unis. En 1916, les 
minerais importés qui furent fondus Corn-  prenaient 914,194 tonnes de Wabana, Terre-
Neuve,. et 1,050,450 de la région des grands lacs. \ 

La quantité totale de minerais importés, fondus dans les hauts fourneaux canadiens 
depuis 1886, fut de 21,493,125 tonnes alors que la quantité totale de minerai expédié des 
mines canadiennes durant la même période fut de 5,974,779 tonnes. 

Exportation de minerai de fer. 

Importations du Canada aux , 
Etats-Unis.* Relevé des Douanes canadiennes 

Année civile. Année civile. 

Valeur. Petites 	Valeur. 
 Valeur 

tonnes. 	 moyenne. 
Petites 
tonnes. 

Valeur 
moyenne. 

3 

282 
2 . 83 
3'51 
323 
3 . 38 
267 
259 
336 
403 

1911.. 
1912.. 
1913.. 
1914.. 
1915. 
1916. 
1917.. 

1909  • 
1910. 	 1- 
1911.. 	  
1912 	  
1913 	  
1914. 	- 
1915. 	  
1916 	  
1917 	  

21,956 
111,499 
37,686 

118,129 
126,121 
135,451 
79,770 

161,260 
164,004 

61,951 
321,186 
133,411 
382, 00 -à 
426,681 
360,974 
206,823 
541,779 
660,673 

56,538 
119,176 
201,413 
58,816 
94,219 

153,255 
200,239  

106,038 
201,882 
409,094 
153,415 
215,092 
509,602 
766,688 

1'87 
PG9 
2'03 
261 
260 
332 
3'83 

$ 8 8 

*Extrait de "Foreign Commerce and Navigation of the United States." 

-- Importations de niinerai.de fer, 1912-1917. 

„ 	 Etats Unis.‘ 	. 	Terre-Neuve. 	Autres pays. 	 Total. 
'Année civile. 
- 	 Petites 	 Petites 	 Petite; 	 Petites 

	

Valeur. 	 Valeur' 	' 	Valeur. 	 Valeur. 
tonnes. 	- 	tonnes. 	 tonnes. 	 tonnes. 

$ 	 $ 	 $ 	 8 

1912(*9  mes.)  ... 	1,206,567 3,090,207 	840,892 	840,892 	50 	975 2,017,509 3,932,074 
1913 	1,072,156 3,007,653 	869,669 	869,669 	500 	502 1,942,325 3,877,824 
1914. 	'., 	749,979 1,972,550 	389,850 	389,850 	7,279 	24,958 1,147,108 2,387.358 
1915. 	.... ....... 	715,060 	1,568,866 	789,029 	1761,328 	24 	561 	1,504,113 	2,331,753 
1916 	1,364,992 3,463,419 	974,685 	955,591  	 2,319,677 4,419,012 
1917 	 _    	2,231,397 	5,124,889 

	

. 	 . 
- 	 . 

*Importations de minerai de fer enregistrées séparément dans les rapports de douane à partir d'avril 
1912 seulement. 	 _ 

PRODUOTION -DIT MINERAI DE FER EN TERRE-NEUVE. = 

Les gisements de minerais de fer à Wabana (Terre-Neuve) sont exploités par deux 
compagnies canadiennes qui exploitent des houillères et des usines sidérurgiques à Syd-
ney et à Synei Mines, Cap-Breton. Les expéditions de Wabana depuis les débuts de 
l'exploitation, en 1895, se sont élevées à 17,421,042 petites tonnes, dont 11,622,287 ton-
nes allèrent en Nouvelle-Ecosse, 2,078,197 tonnes aux Etats-Unis, et 3,720,558 tonnes en 
Grande-Bretagne et en Europe. - 
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Expéditions annuelles de minerai de fer des mines Wabana, Terre-Neuve. 

' 

	

À la Grande- 	Expéditions A la Nouvelle- 	- Aux Année civile. 	 Bretagne 
Ecosse 	Etats-Unis 	, 	 totales. 

	

et 1 1 urope 	 .. 
,  	 . 

Petites tonnes Petites tonnes Petites tonnes Petites tonnes 

1895 	 . T, 	2.686 	
, 	\ 	2,686 

1896 	 17,410 	22,798  	40,208 
1897. 	..- 	 12,143 	• 	233,039 	' 5,651 	50,833 
1898 	 , 	 31,622 	 78,610 	113,262 
1899 	:1'6,311 	98,485 	214,322 	331,118 
1900..'. 	. 	........ ' .. 	...... 	....... -. 	195, 507 	153,867 	. 	14,776 	364,150 
1901 	 457,064 	• 	84,292 	279,102 	820,458 
L902 	 376 	 96,702 	241,421 	- 	814,445 
1903 	  - 

	,322 

	

'2.73, 283 	90,711 	287,793 	651,787 
1901 	 312,710 	6,025 	298,694 	647,429 
1905.  	506,819 	6,490 	255,846 	769,155 
1906 	 628,152 	141,854 	213,867 	' _ 983,b73 
1907.  	 672,561 	123,972 	167,074 	963,607 
1908 	 713,772 	59,532 ' 	200,033 	973,337 
1909.  	697,068 	241,207 	171,722 	1,109,997 • 
[910. 	 803,762 	247,336, 	203,528 	1,259,626 
1911 	 737,261 	207,193 	237,009 	1,181,468 
1912 	 .- 	956,458 	191,779 	- 183.673 	1,331, 910 
L911 	 • 	1, 048, 433 	229,402 	328,086 	_1,605,921 
1914 	417,409 	43,513 	172,998 	633,920 ., 
1915 	 802,128  	66,323 	868,451 
1916.  	 1,012,060- 	••• 	 1,012,060 
1917 	.... 	. 	........... . . . .. 	.. 	_ 883,346 - 	 ••••. 	883,346 

	

, 	 - 
Total.  	11,622,287 	2,073,197 	3,720,558 	17,421,012• _ 

_ 

-, 	- 
Les prix du minerai de fer canadien sont naturellement basés sur les prix courants 

aux Etats-Unis. Les minerais dits "Lake Ores", c'est-à-dire provenant de la région 
connue sous le nom de région ferrugineuse du lac Supérieur, et qui fournissent environ 
80 pour cent du fer et de l'acier consommés aux,Etats-Unis sont cotés par grosse tonne 

- livrée aux ports du lac Erié. Les prix du Minerai et les prix de transport sont généra- 
lement établis, au commencement de chaque saison, et le prix de chaque minerai parti- ./ 
culier dépend surtout de son contenu en fer et ei phosphore, etc., comparé à la propor- 
tion fixée. 

Les minerais Bessemer sont côtés sui le pied de 55 pour cent de fer naturel et 0.045 
pour cent de phosphore séché à 212° F. La base pour le minerai non-Bessemer est de' 

' 51.5 pour cent de fer naturel. 
Les prix sur le minerai de fer par grosse tonne -ont été comme suit au cours des 

quatre dernières années: 
1917 au 	'Depuis le 

1914 et 1915. 	1916. ler juill. 1918. ler juilL 1918. 
Old Range Bessemer.. .. 	 $3 75 	$4 45 	$5 95 	$6 40 
Mesabi Bessemer........, .. 	3 50 	4 20 	5 70 	6 15 

, 	Old Range Non-Bessemer 	.. 	3 00 	3 70 	5 20 	5 65 
Mesabi Non-Bessemer. 	 2 86 	3,55 	505 	5 60 

Depuis 1900, le prix du minerai Old Range Bessemer a varié entre un maximum 
de $3.00 en 1904 et un maximum de $6.48 en 1900, et le prix du minerai non-Bessemer 
est généralement inférieur de 50 à 80 cents. 

PRIX DE TRANSPORT SUR LES LACS. 	- 

Lee prix de transport du rainerai'de fer sur les lacs, depuis -les ports des lacs supé-
rieurs jusqu'au lac Erié, durant les quatre dernières années, ont été comme suit, en 
cents par tonne:- 

1911. 	1915. ' 1916. 	1917. 
Depuis Escanaba, Mich 	 cents. 	35 	25 	35 	' . 75 

Marquette, Minn 	  • 45 	35 	45 	90 
la tête des grands lacs  	50 	40 	50 - 1 00 

PRIX DU MINERAI DE FER. 
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Le taux de Marquette qui est' celui des 'expéditions partant de Michipicoten a 
fléchi depuis un maximum de .94 cents en 1900 jusqu'à un minimum de 35 cents en 
1915. Le taux de 1917 se rapproche beaucoup du maximum précité. 

Les expéditions depuis Key Harbour (minerai de Moose Mountain) se sont faites 
au taux d'Escanaba, soit de 10 ou 15 cents plus bas que celui de Michipicoten. 

Les taux ci-dessus représentent le prix net, il y. a une taxe additionnelle de 10 
cents par tonne pour le déchargement. 

PRODUCTION DE MINERAI DE FER AUX ÉTATS-UNIS. • 

Les expéditions de minerai de fer du district du lac Supérieur en 1917 par rail 
ou par eau, ont été de 64,275,000 grosses tonnes contre 66,394,507:tonnes expédiées en 
1916. Les expéditions .en 1915 avaient été de 47,272,751 tonnes; en 1914, de 32,729,726 
tonnes; en 1913, de 49,947,116 tonnes; et en 1917, de 48,221,546 tonnes. 

Le total des expéditions de minerai de fer aux Etats-Unis de toutes Provenances 
fut, en 1917, de 75,573,181 grosses tonnes, contre 77,870,553 grosses tonnes en 1916; 
55,493,100 grosses tonnes en 1915; 41,439 en 1914 et 61,980,437 en 1913. 

Au cours des vingt dernières années le diàtrict du lac Supérieur a fourni de 80 
à 95 pour cent de la production totale des Etats-Unis. 

FONTE. 

La production totale de fonte en 1917 non compris les alliages de fer, fut de 
1,170,480 petites tonnes (1,045,070 grosses tonnes) valant $25,025,960, contre 169,257 
petites tonnes (1,043,979 grosses tonnes) valant $16,750,898 en 1916. 

La production de 1917 comprenait, outre le rendement des hauts fournneaux, une 
petite quantité de fonte de haute teneur et faible en phosphore fabriquée au four 
électrique, la demande et le prix élevé offert pour cette catégorie de fer ayant rendu 
possible et avantageux sa fabrication au four électrique à partir de riblons d'acier.. 

La production de fonte électrique ainsi obtenue s'est élevée à 13,691 tonnes valant 
$735,859, soit une moyenne de $53.75 par tonne, et la production au haut fourneau fut 
de 1,156,789 petites tonnes valant $24,290,101. Ainsi, bien que la production totale de 
fonte fut un peu plus forte qu'en 1916, la production au haut fourneau fut tout de 
même moindre que celle de l'année précédente. 

La production de la Nouvelle-Ecosse toute fabriquée au haut fourneau, fut de 
472,147 tonnes contre 470,055 tonnes en 1916, et représente le plus fort rendement 
depuis 1913 alors que fut atteinte la production maximum de 480,068 tonnes. 

La production d'Ontario donnée comme étant de 698,333 tonnes comprenaient: 
684,642 tonnes de fonte de haut fourneau et 13,691 tonnes de fonte fabriquée au four 
électrique ià partir de riblons d'acier. Bien que comprise dans la production attribuée 
à l'Ontario, une partie de la fonte électrique fut fabriquée aux fonderies électriques de 
Montréal et de Shawinigan Falls (Québec). 

Sur le rendement total de 1917, 14,092 tonnes furent fondues au charbon de bois, 
contre 16,304 tonnes fondues au charbon de bois en 1916. 

La production de 1917, classée par catégorie, se répartit comme suit: fonte basique, 
961,650 tonnes; Bessemer, 27,783 tonnas; fonte de fonderies et toutes autres, 181,041 
tonnes. La production de 1916 comprenait : basique, 953,627 tonnes; Bessemer, .31,383 
tonnes; fonte de fonderie et malléable, etc., 184,242 tonnes. • 
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Par catégorie. Par combustible. 

Annéé. 
Basique. Fonderie et 

autres 
Charbon de 

bois. 
Bessemer. Coke. 

1909.... ..... 	....... 
1910 	  
1911 	...... 
1912 	 
1913 ....... .  	. 
1914  •  
1915 	  
1916 	  
1917   	

400,921 
425,400 
464,221 
544,534 
614,845 
346,553 
739,613 
953,627 
961,656 

222,931 
219,492 
208,626 
256,191 
265,685 
230,817 
29,052 
31,388 
27,783 

• 133,310 
155,905 

- 244,688 
213,862 
248,437 
205,791 
145,110. 
184,212 
1811041 

17,003 
17,164 
20,759 
21,701 
23,696 

. 	9,380 
13,692 

' 17,304 
14,092 .  

740,159 
- 783,633 

896,776 
' 992,886 

' 1,105,271 
773,784 
900,083 

1,151,953 
1,142,697 

- 
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Production annuelle de fonte par province, 1887-1917. 

	

. 	 , 
Totia. 	' nouvelle-Bocage. 	Ontario. 	Québec.. : 	

_ 

	

Année.- 	' 
Petites 	 Pethea 	Peehes 

	

Valeur. 	Valeur. 	tannes. . 	Valeur. 

	

. 	Petites 	IT.-I.
`11`

.
• 	 ' tonnes. 	7 	tonnes. 	tonnes. 

$ 	 $ . 	 $ 	 $ 

	

, 	 - 
1887 	19,320 	250,000.... ... .......... 	5,507 	116,192 	24,827 	366,192 
1888 	 • 	17,556 	211,403  	 4 243 101,832 	21,799 	313,235 
1889  	21,289 	383,202  	 4'632 116,670 	25,921 	499,872 

	

. 	. 1890   	18,382 	262,608 	, 	.... .... 	.... 	:.3'390 	69,080 	21,772 	331,688 
1891   	..20,810 	297,728 .... , ... .. . 	. ... 	3'051 	71,173 	23,891 	368,901 
1892. 	'34,393 	438,556  	8: 050 178,865 	42,443 	637,421 
1893  	46,472 	553,408  	 9475 236,875 	55,947 	790,282 
1894 	41,344 	449,533  	8:623 196,914 	49,967 	646,447 
1895  	.25,192 	417,083 .... 	- 	.. ,-. . ... 	7;262 	169,653 	42,454 	586,736 
1896 	 . 	 ' 	32,351 	400,829 	28,30:1 	368,942 	6,615 154,358 	07,268 	924,129 
1897 	, 	22,500 	230,000 	26,115 	291,466 	9,392 217,235 	58,007 	738,701 
1898 	21,627 	221,677 	48,253 	530,789 	7,135 159,929 	77,01' 	912,395 
1899 	31,100 	401,300 	64,749 	. 808,157 	7,094 164,849 	102,943 	1,377,306 
1900, 	28,133 	421,995 	62,387 	938,725 . 6,055 140,978 	96,575 	1,501,698 
1901 	151,180 1,761,017 116,371 	1,599,413 	6,875 149,493 	274,376 	3,512,923 
1901 	237,244 2,477,767 112,688 1,584,273 	7,970 181,501 	357,902 	4,243,541 
1903. 	201,246 2,186,273 	87,001 1,345,464 	9,635 210,97$ 	297,885 	3,742,710 
1904.. 	. .. 	...- 	. 	.... 	164,488 	1,700,130 127,845 1,746,126 	11,121 	241,714 	303,454 	3,687.965 
1905.... ..,... 	.  	261,014 	2,410,722 256,704 3,868,197 	7,588 166,267 	525,306 	6,475,186 
1906 	. 	 315,008 3,139,217 275,558 4,338,275 	7,845 177,644 	598,411 	7,955,130 
1907.  	366,456 4,211,913 275,459 4,581,309 	10,047 232,004 	651,962 	9,125,226 
1908 	' 	' 	352,642 3,551,540 271,484 4,385,271 	6,709 171,383 	630,835 	8,111,194 
1909 	345,380 3,453,800 407,012 6,002,441 	4,770 125,623 	757,162 	9,581,861 
1910 	  350,287 4,203,444 447,273 6,956,923 	.3,237 	85,255 	800,797 11,245,622 
1911 	390,242 4,682,904 526,635 7,606,939 	658 	17,282 	' 917,535 12,307,125 
1912-, ' 	424,994 6,374,910 589,593 8,176,089  	1,014,587 14,550,999 

. 	 1913 . 	 480,068 7,201,020 648,899 9,338,992  	1,121,967 16,540,012 
1914 	227,052 2,951,676 556,112 7,051,18q 	. 	 783,164 	10,002,85E 
1915 	420,275 5,463,575 493,500 5,910,624 ' 	913,775 11,371,199 ' 
1916  	470,055 7,050,825 699,202 9,700,073 	 1,169,257 16,750,896 
1917   	472,11710,387,234 698,33314,038,726  	1,170,480 25,025,966  

Production annuelle de fonte par catégorie et par combustible. 
' 	En petites tonnes. 
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Prix mensuels de la fonte de fonderie à Montréal.* 

	

. 	, 

- 	 1908. 	1909. 	1910. 	191L 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

	

lb ets. $ ets. 	$ eta. Sets. 	$ ets. 	8 ets. 8 ets. $ as. 8 et& 	lets.  

Janvier 	  21 00 18 00 18 50 21 00 19 75 22 00 19 75 19 35 23 50 28 00 
Février 	21 00 18 00 18 50 21 00 19 00 22 00 19 75 19 35 23 50 28 30 . 
Mars. 	 - 	22 00 18 00 18 50 21 00 19 00 22 00 19 75 20 10 24 00 28 30 
Avril  	20 00 18 00 19 00 21 00 18 50 22 00 19 75 19 90 25 00 30 35 
Mai . 	L 	19 00 18 75 19 00 19 25 18 50 22 00 19 75 19 90 25 00 40 45 
Juin 	  18 75 18 75 18 50 19 25 18 50 21 50 19 75 19 90 25 00 40 50 

	

Juillet.     18 75 18 50 18 50 19 25 18 50 20 50 19 50 19 90 25 00 40 50 
Août    18 00 18 50 18 00 19 25 19 00 20 50 19 50 19 90 25 00 	*11  
Septembre 	  18 00 18 50 18 00 19 25 20 00 20 50 19 50 20 00 25 00 	•• 
Octobre 	17 75 19 00 21 00 19 25 20 50 20 50 19 50 20 00 25 00 	** • 
Novembre 	  18 00 19 00 21 00 19 25 20 50 19 75 19 40 21 00 25 00 	•• 
Décembre 	  18 25 19 00 21 00 19 25 21. 50 19 75 19 40 22 00 28 00 	•• 

	

Moyenne.   19 21 18 50 19 13 19 83 19 44 21 17 19 61 20 10 24 92 

• Fonte de fonderie no 1, rendue à Montréal, prix par tonne de 2,240 livres le jour d ouverture da  
marché de chaque mois. Cours fournis par la Dominion Iron & Steel Co., Ltd. 

. **Non donné. 	 • 

Prix moyens mensuels de la fonte Bessemer à Pittsburg.* 
En grosses tonnes (2,240 livres). 

ne 1209 um un un un uu um um Isn 
,  

- s 	s 	s 	8 	8 	8 	$ 	8 	$ 

Janvier  	19.00 17.34 19:90 15.90 15.05 18.15 14.96 14.59 21.58 35.95 
Février 	17.90 16.78 19.34 15.90 15.90 18.15 15.09 14.55 21.51 	35.95 
Mars.    	17.86 16.25 18.60 15.90 15.09 18.15 15.09 14.55 21.75 37.70 
Avril  	17.49 15.78 18.27 	15.90 15.15 17.90 14.90 14.55 21.95 42.20 
Mai   	16.93 15.84 17.52 15.90 15.13 17.70 14.90 14.59 21.95 45.15 
Juin 	16.90 16.05 16.60 15.90 15.15 17.14 14.90 14.70 21.95 54.70 
Juillet... ..... .   	16.83 	16.46 	16.40 	15.90 15.20 	16.70 14.90 14.95 	21.95 57.42 
Août 	16.23 17.03 16.09 15.90 15.46 16.52 14.90 15.95 21.95 54.75 
Septembre 	........... 	.. 	....  	15.90 	18.05 15.90 	15.90 	16.15 	16.6.5 	14.90 16.85 	22.26 	48.03 
Octobre   	15.71 	19.53 15.90 15.44 17.80 16.60 14.84 16.95 24.08 37.22 
Novembre   	16.59 19.90 15.82 15.00 18.02 16.02 14.59 17.51 80.15 37.26 
Décembre 	17.40 19.90 15.90 15.03 18.15 15.77 14.70 19.65 35.58 37.25 

• Extrait de rlron Âge, New-York. 

64724-51 
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Prix moyens /mensuels de la fonte de fonderie n°.2 à Chicago.* 
- (Au fourneau) en grosses tonnes (2,240 livres). 	- 	 - 

Janvier  - 
Février. , 
Mars. 	 -  
Avril . 
Mai , 	 . ... . . . 	 . ... 	 . 

Juin. 	  
• 

Août. 	 
Septembre. 	 . 

Décembre 

1908.   1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 

$ 	$ 	$ 	- '• $ 	$ 	. 8 	. $ 	. 

18.45 17.35 19.00 15.50 14.00 17.90 13.75 13.00 18.50 30.00 
18.16 16.75 19.00 15.50 14.00 17.31 14.00 13.00 18.50 32.00 
17.85 16.50 18.30 15.50 14.00 17.25 14.25 12.95 18.70 36.00 
17.73 16.50 17.50 15.00 14.00 17.00 14.25 13.00 19.00 .39.25 
17.63 16.50 17.06 15.00 14.50 16.00 14.06 13.00 79.00 43.80 
17.73 16.50 16.75 15.00 14.50 15.62 13.69 13.00 19.60 51.00 
17.55 17.00 16.56 14.87 14.70 14.70 ,13.75 13.00 19.00 55.00 
.17.35 17.13 16.50 '14.50 15.37 15.00 13.69 13.44 18.40 55.00 
17.05 18.70 16.40 74.50 16.00 15.00 13.25 13.90 18.13 54.67 
16.85 19.00 16.06 14.46 17.00 15.00 12.94 14.63 19.63 33.00' 
17.10 19.00 16.00 14.09 17.75 14.87 12.56 17.13 25.80 33.00 
17.35 19.00 16.00 ,14.00 18.00 14.60 13 00 18.10 29.50 33.00 

1917 

• Extrait de Piron Age, New York. 	 .
. 	

f • 	 r 

Les quantités de minerais, de combustibles et de castine consommés dans les hauts 
fourneaux durant les dix dernières années sont données au tableau suivant. En 1917, 
environ 95.8 pour cent du minerai consommé, 53.3 pour cent du coke, et une forte pro-
portion du calcaire furent importés. Avant 1896, toute la production canadienne de 
fonte était à base de minerais canadiens, Mais depuis cette date; on a dû utiliser de 
plus en plus de fontes importées.' 

L'industrie du fer à Sydney et à North-Sydney:  est basée sur les minerais Wabana 
de Terre-Neuve sur un approvisionnement de charbon sur les lieux, tandis que durant 
ces dernières années, une partie du calcaire requis provenait de Port au Port, en Terre-
Neuve. Par conséquent, en Nouvelle-Ecosse, bien que tout le combustible soit indigène, 
le minerai est pour ainsi dire entièrement importé, malgré que cela soit d'une colonie 
britannique. 

En Ontario, on utilise de fortes quantités de minerais des Etats-Unis dits "Lake 
Ores". Tout le combustible utilisé, à l'exception d'une faible quantité de charbon de 
bois est importé soit en coke soit en houille pour charger les fours à coke à sous-pro-
duits de Sault-Ste-Marie. Une partie du calcaire- est aussi obtenue de carrières situées 
au Etats-Unis. En 1917, les fonderies d'Ontario ont consommé 1,210,097 tonnes de mi-
nerai importé et 92,065 tonnes de minerai canadien, la proportion étant de 93 pour cent 
d'importé et 7 pour cent de canadien. En 1916, il a été fondu 1,050,404 tonnes de mi-
nerai importé, soit 82.6 pour cent de total et 221,273 tonnes de produit canadien, soit 
17.4 pour' cent du total. En 1915, il a été fondu 623,094 tonnes d'importé ou 68 pour 
cent du total et 293,305 tonnes ou 32 poUr cent de minerai canadien. . 



. 	 . 	 , 
Minerai de fer 	 Combustible consommé. 

consommé. 

	

-Année civile. 	 Calcaire. 
' • 	- 	' Coke 	Coke 

. 	, Charbon 	provenantde importé ou 

	

Canadien. 	Importé. 	de bois, 	charbon 	extrait 
- 	 ' 	' 	 canadien, 	de charbon 

	

l 	 importé. 

Pet. tonnes. Pet. tionnes. 	Boisseaux. 	Pet. tonnes. Pet. tonnes. Pet. tonnes. 

1908 	209,268 	1,031, 445 	1,121,990 	492,076 	325,670 	483,065 
1909 .... . ....... 	. 	.  	231,991 	, 1,235,000 	1,779,258 	412,016 	507,235 	526,076 
1910  	149,503 	1,377, 035 	. 1,615,919 	491,281 	476,838 	. 509,353 
1911 	67,434 	1,628,868 	1,960,459 	543,933 	577,388 	625,216 
1912 	71,588 	2,019,165 	1,886,748 	609,183 	656,815 	705,613 
1913, 	 139,436 , 2,110,828 	2,206,191 	710,260 	706,888 	630,119 
1914 	182,964 	1,324, 326 	920,045 	330,269 	590,902 	447,641 
1915 	 293,305 	1,463,488 	1,314,957 	578,743 	486,022 	373,743 ' 
1916 	221,773 	1,964,598 	1,843,209 	712,715 	645,488 	' 701, 690 
1917 	92,065 	•  2,084,231 	1,288,390 	634,962 	723, 657 	760,82G ' 

. 	.. 

' 	69 	• 

Minerai de fer combustible et fondant consommés dans les hauts fourneaux. 

HAUTS FOURNEAUX SIDLIURGIQUES AU CANADA EN 1917. 

Sur 19 hauts fourneaux, 13 furent en activité durant diverses périodes de temps. 
La capacité quotidienne totale des 19 fourneaux est d'environ 4,835 tonnes. Les com-
pagnies, exploitantes et leur capacité sont comme suit : 

Dominion Iron ce Steel Co., Sydney, Cap-Breton: Six "fourneaux complets, ou 
d'une.capacité de 350 tonnes et cinq d'une capacité de 280 tonnes pour chacun; trois ont 
été en marche toute l'année, uu durant 261 jours et un durant 113 jours; un fourneau 
est resté inactif toute l'année. • 

Nora Scotia Steel & Coal Co. Ltd., New-Glasgow, N.-E.: Deux cuves et une bat-
terie de fours à Sydney Mines, C.B., d'une capacité de 20 tonnes; en activité toute 
l'année. . 

Londonderry Iron and Mining Company Ltd., Londonderry, N.-E.: (en liquidation) 
un fourneau d'une capacité de 100 tonnes; inactif toute l'année, chôme depuis 1908. 

Canada Iron Foundries Ltd., Montréal, Qué.: •Deux fourneaux d'une capacité de 
125 et de 250 tonnes, à Midland, Ontario, tous deux inactifs toute l'année, chôment 
depuis 1913. Le plus grand fourneau fut vendu et déménagé par l' Algoma Steel Cor-
poration Ltd. , 

Standard Iron Co. Ltd. Deseronto, Ontario: Un fourneau à Deseronto avec capa-
cité quotidienne de 65 tonnes en .  activité ,pendant 214 jours; un fourneau de 65 tonnes 
à Parry-Sound, inactif toute l'année, chôme 'depuis 1913. 

- Steel Company of Canada,' Ltd., Hamilton, Ontario: Deux fourneaux dont un 
d'une capacite de 260 tonnes en marche durant 295 jours, et l'autre de 430 tonnes en . , 

actitvité durant 360 jours. 
Algoma Steel Company, Lld., Sault Sainte-Marie, .Ont.: trois ,fourneaux à Steel-

ton, près du Sault Sainte-Marie; deux d'une capacité de 280 tonnes chacun, l'autre 
d'une capacité de 500 tonnes, en activité pendant toute l'année. Un nouveau fourneau 
de 400 tonnes est en voie de construction. ' 

The Atikokan Iron Company, Ltd., Port-Arthur, Ont.: Un fourneau d'une capa-
cité de 175 tonnes, inactif durant l'année, arrêté depuis 1911. 

The Canadian Furnace Company, Ltd., Port-Colborne, Ont.: un fourneau. d'une 
capacité de 325 tonnes, en.actitvité pendant 316 jours en 1915. 
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FOURS ÉLECTRIQUES FABRIQUANT DE LA FONTE. 	. 	 , 

Fraser, Brace & Co., Ltd.: Four électrique à Shawinigan Falls, Québec: un four 
électrique monophasé de 2 tonnes -une cornue fixe garnie de brique de silicium sur 
une solide fondation. 

. Canada Cernent Company, Ltd., Montréal, Québec: L'aciérie comprend deux fours 
Martin et quatre fours électriques triphasés du type à arc triphasé. Les fours ont 
travaillé à la fonte une partie de l'année. 

Electro Foundries, Ltd„ Orillia: lin four électrique type triphasé de 6 tonnes. 
Wm. 'Kennedy & Sons, Collingw.  oOd: un four électrique.' 
Turnbull Electric Meta>, Ltd., St. Catharines, Ontario: un four électrique type 

triphasé de 6 tonnes. - 
British Forgings, Ltd., Toronto, Ontario.—Une installation de four électrique 

comprenant dix fours Héroult de 6 tonnes dont quelques uns ont servi pour produire 
de la fonte durant une partie de 1917. 

Tivani Electric Steel Co.; Ltd, Belleville, Ontario: Cette aciérie électrique qui 
comprend trois petits fours a travaillé à la production de ferro-molybdène durant 1917, 
mais en mars 1918, on y commença à produire de la fonte. 

Aetna Iron and Steel Co., Ltd, Port Moody, C.B.: Un four-électrique Héroulx 
'de 6 tonnes, première production, mai 1918. , 

Hull Iron and Steel Foundries, Hull, Québec: Un four électrique type triphasé 
à renversement, première production en avril 1918. 

Eleetric Smelting Co., of Brantford, Md., Hull, Québec: Un four électrique 1) 
4 tonnes; première production en juin 1918. 

PRODUCTION D'ALLIAGES DE FER. 

La production d'alliages de fer en 1917 atteint un total de 43,465 tonnes valant 
$3,549,814 et comprenait: ferro-silicium, ferro-molybdène et ferro-phosphore fabriqués 
au four électrique, une petite quantité de ferro-silicium récupéré comme sous-produit 
dans la fabrication d'abrasifs à partir de bauxite au four électrique et de la fonte 
spiegel de haut fourneau. 

La production totale durant 1910 comprenant seulement: ,ferro-silicium, ferro-
molybdène et ferro-phosphore fabriqués au four électrique, fut de 28,628 tonnes valant 
$1,777,615, contre .10,794 tonnes valant $753,444 en 1915; 7,524 tonnes valant $478,355 
en 1914; et 8,075 tonnes valant $493,018 en 1913. En 1912, la production avait été de 
'1,834 tonnes' valant $465,225; et en 1911, 7,507 tonnes valant $376,404. ' 

bauxite:' 	 . 
D. A. Brebner, Ltd., Hamilton, Ont. 

."' National Abrasive Co., Hamilton, Ont. 
The Exolon Company, Thoronld, Ont. 
The Norton Company, Chippewa, Ont. 
The Canadian Aloxite Co., Niagara Falls, Ont. 

, 	USINES D'ALLIAGES DE FER EN 1917. 

, Electro Metals, Ltd., Welland, Ontario: L'usine comprend 8. fours électriques pro-
duisant du ferro-silicium des catégories de 25, 50, 75 et 85 pour cent. 

Tivani Electric Steel Co., Ltd., Belleville, Ontario: deux petits fours électriques 
produisant du 'ferro-molybdène en 1917. 

International Molybdenum Co., Ltd., Orillia, Onta 
spiegel au haut fourneau. 	, 	 , 

' 	Les firmes suivantes ont été également récupéré du ferro siliciumde basse teneur 
' comme sous-produit dans la fabrication d'abrasifs au four électrique, à partir de 

Des usines électriques sont en voie de construction en 1918, pour la fabrication 
de ferro-silicium à 50 pour cent par les compagnies suivantes: 



Année civile. 

1915 	 
1916 	  
1917. 	 

Pet. tonnes. 

17,307 
 23,304 

12,981 

Valeur 
moyenne. 

8 

	

231,551 	13 38 

	

374,383 	16.07 

	

423,814 	35.08  

EW.: tonnes. 

•9,238 
22,802 
33,212 

Valeur. 

537,081 
1,352,013 
2,616,924 

Alliages de fer. 

58.14 
59.29 
78.79 

Valeur 
moyenne. 

Fonte. 

Valeur. 

The Canadian Ferro Alloys, Ltd., Shawinigan Falls, Québec. 	. 
The Leo,side Munitions, Ltd., à Beaupré, Québec. 	 - 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE FONTE. 

Les exportations de fonte en 1917 ont été, d'après les rapports, de 12,081 tonnes 
valant $423,814, soit une moyenne de $35.08 la tonne, contre 23,304 tonnes valant $374,- 
383 ou une moyenne de $16.07 la tonne en 1916. Les exportations d'alliages de fer 
durant la même année furent de 33,212 tonnes valant $2,616,924, soit une moyenne de 
$78.79 la tonne, contre 22,802 tonnes valant $1,352,013, ou une moyenne de $59.29 la 
tonne en 1916. 

Le total des exportations de fonte et d'alliages de fer furent donc de 45,293 tonnes 
valant $3,040,738, en 1917; contre 46,106 tonnes valant $1,726,396 en 1916. 

Les exportations de 1905 à 1913 n'ont pas excédé 10,000 tonnes en aucune de ces 
années et ont consisté en grande partie, sinon entièrement en alliages de fer. Toutefois, 
il y a eu en 1914 une exportation de fonte de peu d'importance, principalement .cle Syd-
ney à Philadelphie. Pendant les trois premiers mois de l'année, les exportations ont 
été de 4,431 tonnes, chiffre qui comprenait probablement 4,000 tonnes de fonte. A partir 
du premier avril, les exportations ont été classées séparément, et durant les neuf der-
niers mois de l'année comprenaient 9,767 tonnes de fonte évalués .à $118,111, ou une 
moyenne de $12.09 par tonne, et 4,865 tonnes d'alliages de fer évaluées à $285,221, ou 
une moyenne de $58.63 par tonne. 

Exportations annuelles de fonte et alliages de fer, 1915-17. 

Les importations de fonte en 1917 d'après les relevés des Douanes furent de 83,390 
tonnes, valant $2,763,502 et les importations d'alliages de fer de 12,828 tonnes valant 
$2,029,090, soit un total de 96,218 tonnes valant $4,793,492, par comparaison avec ce 
rapport, cependant, le ministère du Commerce des Etats-Unis, signale pour la même 
période une exportation de fonte et d'alliages de fer se chiffrant à 171,147 petites tonnes 
valeur de $6,279,651. 

Lesimportations de fonte, en 1916, furent de 58,180 tonnes valant $1,145,150 et d'al-
liages de fer de 14,777 tonnes, valant $1,879,538, soit un total de 72,907 tonnes valant 
$3,024,688. 

Antérieurement à 1907, les importations annuelles de fonte ont varié depuis moins 
de 20,000 tonnes à près de 100,000 tonnes. En 1907, cependant, les importations ont 
excédé 250,000 tonnes et, durant chacune des années entre 1910 et 1913 inclusivement, 
les importations ont excédé 200,000 tonnes. 

Les importations annuelles d'alliages de fer durant les quelques dernières années 
ont oscillé entre 11,000 et 30,000 tonnes et atteint leur maximum en 1913. Durant 1917, 
les exportations d'alliages de fer ont été de plus du double des importations. 



249,582 
57,343 

137,925 
227,753 
208,487 
272,565 
235,843 
78,594 
47,482 
57,337 
82,758 

$ 
210 27 	2151 : :44 
14 41 	58,365 
387 	3888  

15 	243,859 
208,487 

11 91 . 272,680 
13 53 236,769 

- 12 58 	78,680 
47,482 

20 92 58,130 
30 77 . 83,390 

.4,159,693 
890,433 

1,803,919 
3,364,847 
2,610,989 
3,512,969 
3,247,405 

982,189 
624,200 

1,145,15Q 
2,763,502 

Fonte " 	 Fonte au charbon de-bois 

Valeur 
moyenne 

Petites 
• tonnes 

Petites 
tonnes -Valeur Valeur 

' Total. 

Valeur 	Petites 	Valeur moyenne tonnes 

41,806 
18,818 

. 	5,727 
242,152 

2,0432 
1,022 

. 413 
16,106 

. 1,370 
12,528 

1,082 

115 
926 
86 

.793 
632 

16,593 
, 19,447 

Année 

1907 	 
1908 ..... 
1909..... 
1910 	 
1911.. 	 
1912 	' 
1913 	 
1914. 	 
1915.... . 
1916 	• 
1917 ..... . . 

4,117,887 
- 871,615 
1.798,192 

• 3,122,695 
2,610,989 
3, 511, 59.-I 
3, 234, 877 

981,107 
624,200 

1,128,557 
. 2,744,055 

s 
16 50 
15 20 

, 13 04 
13 71 
12 52 
12 88 
13 72 
12 48 
13 15 
19 68 
33 16 
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Importations annuelles de: fonte montrant le pays d'origine. 

. Etats-Unis Grande-Bretagne Autres pays 

Année 

1908 	' 
1,909 
1910 	 
1911 	 
1912 	 
1913 	 
1914 ... . 
1915... 
1916 	 
1917* 	' 

Petites - 
tonnes 

- s 26,434 
-50,167 

107,984 
122,360 
210,755 
213,969 
69,254 
46,894 
57,256 

• 
Valeur':  

$ 448,794 
735,138 

' 
 

1,516,68:5 
1,552,896 
2,599,117 

.2,888,974 
' 862,598 

.615,268 
' 

 
1 ' 129p 799  

Valeur 
par ' 

tonne 

$1698 
, 1465 

14 05 
12 69 

- 12 33 
- 13 50 

12 46 
•1312 
19 73 

Valeur 
. Petites 	Valeur - 	par 

30,574  3 414,116 $13 54 

	

87,394 	1,055,799 	12 08 

	

1i9,678 	1,603,051 	13 40 

	

86,125 	1,058,078 	12 29 

	

61,809 	912,482 	14 76 

	

22,800 	.358,431 	15 72 
' 	9,426 	119,591 	12 68 
• 588 	8,932 	15 19 

	

591 	10,614 	17 87 

Valeur 
Valeur 	par- 

• tonne 
, 	• 

$3,705 • $25 99 
7,255 19 93 

. 2,059 22 63 
• 15  ,750 

4,737 16 91 

Petites 
tonnes 

280 

tonnes ' 	'tonne 
• 

*Destinations non indiquées pour 1917. 

Importations annuelles de fonte depuis 1907. 

Importation d'alliages de fer, 1916 et 1917. 

335 
364 

91 
2 

50,067 

2,126 

1,2-1373 

' 	7-6 

10,872-0 

705-6 

40 27 

279 73 

131 54 

776 23 

1917. 

Tonnes Tonnes Valeur 

' 1916. , 

Valeur Valeur 
par tonne 

* 

 

Valeur • 
par tonne 

Ferro-silicium, contenant 
pas plus de 15% de sili-
cium  

Ferro-silicium, contenant 
plue de 15% de siliciuni  

Spiegeleisen et pierre man 
ganèse contenant plus de 
15% de manganèse.  

Spiegeleisen et ferro-man-
ganèse ne contenant pas 
plus de 15% de manga-
nèse et autres alliages 
de fer, n.d  

C . 

_ 

	

1,563-7 	41,456 	26 51 

. 	7-9 	835 	105 70 

	

12,658.0 	'1,399,660 	110 58 

	

547 •4 	437,587 	799 39 

	

14,777-0 	1,879,538 	 

1,430,091 

547,706 

-- 
12,828.5 2,029,990 



Consommé dans les fours à acier. 

Alliages de fer. 

Réservé aux 
fonderies 

et autres usages. 

Consommation 
totale.* 

Petites tonnes. 
Année. 

Fonte. 

1910. 
1911. 	  
1912. 	  
1913. 	  
1914.. 
1915. 	  
1916. 	 
1917 	• 

690,913 
700,679 
735,559 

- 913,722 
619,030 

. 748,114 
949,444 

Î,112,082 

361,914 
422,847 
548,024 
454,710 
233,170 
197,199 
249,302 
118,009 

1,060,970 
1,144,885 
1,307,820 
1,397,840 
. 872,452 ! 

959,254 
1,224,686 

. 1,264,870 ' 

8,143 
21,359 
24,237 
29,408 
20,252 
13,941 
25,940 
34,779 

73 

Importations de ferro-manganèse, ferro-silicium, etc. 

' 	 Vale 	Anné 	 ' •  , civile. 	, 	Pet. tonnes. 	Vqeur. 	m uroyenne. 	. civile.. e 	Pet. tonnes. 	Valeur. 	moyenne.  

1907.  ... .. . 	15,437. 	' 	536,285 	34 74 	,1913 	30,355 	990,443 	30t)8  
1908..... .... 	11,718 	401,761 	" 	34 29 	' 1914 	22,147 	549,485 	27 81 
1909 	17,699 	411,536 	23 23 	.. 1915 	" 	13,758 	807,312. 	58 68 
1910 	18,900 	464,741 	' 	24 59 ' 	1916 	14,777 	1,879,538 	127 19 
1911 	17,226 	429,458 	24 93 	1917... ..... 	12,828 , 	2,029,990 	158 25 
1912. 	19,810 	469,884 	23  72 

' 	 . 

- 	 CONSOMMATION DE FER ET D'ALLIAGES DE FER. 

• 

La quantité totale de fonte et d'alliages de fer consommés au Canada obtenue en 
ajoutant à la Production l'excédant des importations sur les exportations, s'est élevée 
en 1917 à 1,264,870 tonnes contre 1,224,686 tonnes en 1916 et 959,254 tonnes en 1915. 
Sur la quantité totale consommée en 1917, 1,146,861 tonnes sont inscrites comme ayant 
utilisées dans les hauts fourneaux, ce qui assigne 118,009 tonnes de fer pour les fonde-
ries et autres usages. La consommation dans les foies à acier comprenait 1,112,082 
tonnes de fonte et 34,779 tonnes d'alliages de - fer. 

La consommation annuelle depuis 1910 compilée de la même manière est donnée 
au tableau suivant: .. 	 , 

Consommation de fonte et d'alliages de fer. 

*Production de fonte et d'alliages de fer, plus l'excédant des importations sur les exportations. 

ACIER 
, 

- 	Les rapports de la production d'acier durant 1917 nous viennent de 27 usines dif- 
férentes (comprenant 8 aciéries électriques) exploitées par 24 compagnies. 

- La production totale de lingots et de moulages d'acier en 1917 fut de 1,745,734 
petites tonnes contre 1,428,249 tonnes en 1916 et 1,020,896 tonnes en 1915. L'excédant 
de 1917 sur 1916 fut de 317,485 tonnes, soit au delà de 22 pour cent contre un excédant 
en 1916 sur l'année précédente de près de 40 pour cent. 

En 1917, la production comprenait: acier Martin, 1,685,715 tonnes; acier électrique 
50,467 tonnes; acier de creuset et de convertisseur 9,552 tonnes. En 1916, la produc-
tion au four Martin avait été de 1,400,883 tonnes; acier électrique, 19,639 tonnes; acier 
Bessemer, à creusets et autres, 7,727 tonnes. 
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La production d'acier électrique en 1915 avait été de 5,625 tonnes, et, en 1914, qui 
fut la première année où l'on nous fit rapport, de 61 tonnas. 

Les statistiques de la production de lingots et moulages d'acier depuis 1894 sont 
données dans le tableau ci-dessous; les chiffres pour 1894 à 1906 inclus ont été relevés 
et publiés par l'American Iron and Steel Association; ceux des années allant de 1907 
à 1916 ont été réunis par ce ministère. 

Production annuelle de lingots et moulages d'acier. 
' (En petites tonnes). 

Moulages d'acier 

Electri- 
ques 

et autres 

Lingots d'acier 

Année 
Total des 
lingots et 
moulages Electri- 

ques et au- 
tres aciers 

	

1894 	  
1895. 

	

1896 	  

	

1897 	' 

	

1898 	  

	

1899 	  

	

1900 	  
1901 ....... 

	

1902 	  

	

1903 	  

	

19434 	  
1905... ...... 

	

1906 	 

	

1907 	  

	

1908 	  

	

1909 	  

	

. 1910 	  

	

1911 	  
1912  • 

	

1913. 	 

	

1914 	  

	

1915 	  

	

1916 	  

	

1917 	 

Matériaux consommés dans les fours à acier.-La quantité totale de fonte utilisée 
dans les fours à acier, en 1917, fut de 1,112,082 tonnes, dont 993,805 tonnes furent pro-
duites par les firmes qui ont fait rapport et 118,277 tonnes furent achetées. La quan-
tité d'alliages de fer utilisée fut de 34,779 tonnes. La quantité totale de riblons de 
fer et d'acier utilisée fut de 1,022,456 tonnes, dont 527,400 tonnes provenaient des 
firmes faisant rapport et 495,000 consignées comme achetées. Les minerais consommés 
comprenaient 2,726 tonnes de minerai de manganèse et 39,793 tonnes de minerai de fer, 
tandis que 231,563 tonnes de calcaires et de dolomie furent utilisées de même que 17,08;1 
tonies de spathfiuor. Dans l'Ontario, on a consommé 1,188 millions de pieds cubes 
de gaz naturel alors qu'en Nouvelle-Ecosse, on a utilisé du gaz de four à coke dont la 
quantité n'est pas' donnée. 

, Les matériaux consommés dans les fours à acier au cours des huit dernières ànnées 
ont été comme suit: 

459,240'_ 225,989 
- 443,442 135,557 
535,988 203,715 
580,932 222,668 

	

651,676 	209,817 

	

692,236 	231,044 
824,818 301,932 
608,383 203,184 

	

962,411 	19,448 

	

1,377,387 	1,411 

	

1,612,085 	 

Fours 
Martin Bessemer 

• 	7,970 
18,900 
49,206  

Total des 
lingots 

	

..... 	„ ......... 	..... 	28,767 
19,040 
17,920 
20,608 
24,125 
21,640 
	 26,406 

29,214 

	

197,959  	5,922 203,881 

	

198,249 	 a 	5,047 203,296 

	

159,352  	7,286 166,638 

	

441,342  ' 	 10,521 	451,863 

	

622,623 ... 	. 	 16,773 	639,396 

	

. 685,229 	20,602 	1,151 	21,753 	706,982 

	

578,999 	9,051 	713 	9,764 	588,763 

	

739,703 	14,013 	1,003 	15,016 	754,719 

	

803,600 	18,085 	599 	18,684 822,284 

	

861,493 	20,163 	740 	20,903 882,396 

	

923,280 	31,815 	2,556 	34,401 	957.681 

	

1,126,750 	39,217 	3,026 	42,243 1,168,993 

	

811,567 	15,315 	1,759 	17,074 	828,641 

	

989,829 	28,381 	2,683 	31,067 1,020,896 

	

1,397,703 	23,496 	7,050 	30,546 1,428,249 

	

1,691,291 	43,630 	10,813 	54,443 1,745,731 

Fours 
Martin 

Total des 
moulages 
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Fonte, riblons et autres matériaux consommés dans les fours à acier. 

(En petites tonnes). 

	

Alliages 	 Minerai 	Minerai de 	Q.,,.. 	o 	
• Ca Pierre 

Année. 	Fonte. 	 Riblons. 	 thflur. 	lcaire et 

	

de fer. 	o- 	de fer. 	manganèse. 	"-'"' 	dolomie. 

1910 	690,913 	8,143 	211,453 	39,332 	1,317 	7,461 	141,110 
1911 	700,769 	21,339 	278,797 	42,892 	829 	8,067 	130,270 
1912 	735,559 	24,237 	336,265 	43,006 	' 	985 	9,709 	148,045 
1913 	913,722 	29,408 	- 406,403 	55,018 	1,342 	10,687 	197.023 
1914 	619,030 	20,252 	286,863 	37,686 	723 	7,845 	114,859' 
1915 	748,114 	13,941 	413,66 	74,872 	908 	13,520 	252,045 
1916 	949,444 	25,940 	469,162 	55,059 	' 	1,578 	13,213 	224,772 
1917 	• 	1,112,082 	31,779 	1,022,456 	39,793 	2,726 	17,084 	231,563 

' I  On remarquera qu'il y a une forte consommation de riblons de fer et d'acier dans 
la fabrication de lingots et de moulages d'acier. Pour chaque 100 tonnes de fonte utili-
sée en 1917 la quantité de riblons consommée fut de 91 tonnes. En 1916, 71.5 tonnes de 
riblons furent utilisées pour chaque 100 tonnes de fonte et au cours des deux années pré-
cédentes les coefficients furent de 55.2 tonnes et 46.3 tonnes respectivement. 

Les exportations de riblon» de fer et d'acier en 1917 sont données par les rapports 
des Douanes comme étant de 176,571 tonnes valant $2,300,022, ou une moyenne de $13.02 
par tonne contre 114,300 tonnes valant $1,357,018 ou une moyenne de $11.87 par tonne 
en 1916, et 89,358 tonnes valant $883,134 ou une moyenne de $9.88 par tonne en 1915. 

De 1900 à 1912 les exportations annuelles de riblons ont varié considérablement, le 
minimum étant de 4,208 tonnes en 1911 et le maximum 24,109 tonnes en 1905. Au cours 
des cinq dernières années les exportations ont augmenté très rapidement. 

Le total des importations de riblons de fer et d'acier. en 1917, d'après les rapports, 
fut de 20,654 tonnes valant $454,079, soit une moyenne de $21.98 par tonne contre 11,574 
tonnes valant $179,751 ou une moyenne de $15.53 par tonne en 1916, et 11,471 tonnes 
valant $127,614, ou une moyenne de $11.12 par tonne en 1915: En 1913, les importa-
tions ont excédé 100,000 tonnes et durant les 20 années précédentes les importations ont 
oscillé entre 8,000 et 70,000 tonnes par année. 

Les statistiques des exportations et importations de riblons de fer et d'acier ont été 
données sous forme de tableaux dans le rapport de la production de fer et d'acier de 1916. 

Production des lamineries. -Les statistiques de production de produits laminés de 
fer et d'acier ont été reçus de toutes les iamineries en activité au Canada. Les princi-
paux produits laminés sont, en sus de blooms et billes, des rails d'acier, fer à étirer, 
barres et tiges et une faible production de plaques et d'acier de construction. Outre les 
produits laminés, on fabrique également dans certaines de ces lamineries des ouvrages 
forgés, éclisses cornières, attaches de rails, clous et crampons, fil de fer et clôture en fil 
de fer et bien d'autres catégories d'ouvrages finis de fer et d'acier dont nous n'avons pas 
un état détaillé. 

La quantité d'acier utilisée par les lamineries en 1917 comprenait 1,503,599 tonnes 
de lingots produits par les ,firmes faisant rapport, 49,680 tonnes de lingots, blooms, 
billes et plaques achetés, et 125,554 tonnes de riblons de fer et d'acier. En 1916, la • 
quantité d'acier consommée par les lamineries comprenait 1,360,797 tonnes de lingots 
produits par les compagnies faisant rapport, 83,090 tonnes de lingots, blooms, et billes 
achetés, et 1,033,682 tonnes de riblons de fer et d'acier. En 1915, les quantités d'acier 
consommées 'comprenaient 21,975 tonnes de lingots, blooms et billes achetés et 57,051 
tonnes de riblons de fer et d'acier. 

La production en 1917 se répartit comme suit: rail d'acier, 46,645 tonnes; fer à 
étirer, 195,392 tonnes; barres, plaques et acier de construction, 631,389 tonnes; 
ouvrages forgés, 87,156 tonnes. La production en 1916 comprenait : rails d'acier 
99,123 tonnes; fer à étirer 179,226 tonnes; barres et plaques 619,590 tonnes; ouvrages 
forgés, etc., 152,668 tonnes. La production de 1915 comprenait: rails d'acier, 232,411 
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tonnes; fil de fer, :124,381 tonnes barres et plaques, 294,595 tonnes; produits forgés, 
etc., 34,358 tonnes. En plus des produits ci-dessus mentionnés il y a eu une faible 
production de billes pour exportation. 

La production annuelle des lamineries suivant les rapport qui nous ont été fournis 
est comme suit: 

Production annuelle des lamineries. 
(En petites tonnes). 

1908 	- 

1909 
1910 
1911. 
1912 ... .. . ' .. . .... ' .... . 
1913 	.. 
1914 .   • 
1915. 	' " • •  

1917    . 	  

. Rails 
_d'acier. 

300,935 
377,642 
399,762 
399,760 
471,422 
554,481-
423,225 
232,411 
90,123 
46,645 

Fer 	- Plaques, 
à étirer. 	et barns. 

	

41,420 	 
81,762 . 

	

88,456 	128,940 

	

85,811 	202,023 

	

68,174 	267,797 

	

7  57,389 	269,096 	 

	

63,856 , 	143,754 
. 124,381 • • . 294,595 

	

179,226 	•- 619,500 

	

195,392 	, 631 389 , 	.  

Autres 
produits,' 

28,351 
62,676 
36,441 
51,654' 
42,070 
34,358 

152,668 
87,155 

*Comprend ouvrages forgés, éclisses, cornières et attaches de rails. 

d'acier.-Nous donnons au tableau suivant un état des prix mensuels -des 
billes.d'acier doux à Montréal fournis par la Dominion Iron and Steel atimpanyi. 

- 	Au cours de 1916, les prix ont monté ferme, le cour ayant augmenté en janvier et 
février de $38.50 à $40.50.1a grosse tonne et, en décembre, de $52 à $55 la grosse tonne. 
En avril 1917, le prix a monté jusqu'à $60 et pour les derniers huit mois de l'année le 
cours n'est pas enregistré. ,- 	°' 
; A Pittsburgh, les prix pour les billes d'acier au four' Martin ont varié de $32 par 

grosse tonne en janvier.-à $45 en avril et mai. Il y a eu une légère baisse pendant les 
trois mois suivants mais la hausse reprit son c'ours jusqu'à un maximum mensuel de 
$57.50 en moyenne au mois de décembre. En 1917, les prix ont continué à monter et 
ont atteint un maximum de $100 en juillet. En novembre, un maximum de $47.50 fut 
établi et mis en vigueur. 

Prix mensuels des billes d'acier doux à Montréal.* 

• 
1908. 	1909 	1910 	1911 	1911 	1911 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

Janvier 	  30 00 26 00 26 50 27 00 24 75 26 50 24 50 24 75 39 50 53 50 
Février 	. .... ... ...... _. . 	30 75 26 00 26 50 27 00 23 75 30 00 24 50 24 75 39 50 53 50 
Mars 	• 	- 	-,. 	- ' 	31 	26 25 26 50 27 00 23 75 30 00 24 50 26 50 45 50 53 50 

	

,•••,- .. • . •• 	•• Avril 	 , 	 .., 	30 75 26 2t. 26 50 27 00 23 75 30 00 25 25 26 50 41 50 60 00 
Mai  	31 75 26 25 26 50 26 75 23 75 31 00 25 25 26 50 44 50 	• „ 
Juin     33 75 26 50 26 00 25 75 23 75 31 00 25 25 26 50 44 50 	.. 
Juillet.   26 75 26 50 26 00 25 75 23 75 29 00 25 25 26 50 44 50 
Août  	" 	27 00 26 50 25 75 25 00 24 25 29 00 25 25 29 50 44 50 
Septembre.    27 00 26 25 25 50 25 00 24 75 28 00 25 25 31 on 44 GO 
Octobre 	• 	 . 	 ' 	27 	26 25 25 50 23 75 25 25 26 50 21 25 31 00 46 00 
Novembre 	› 	 •27 00 26 25 24 75 23 75 25 25 25 50 24 75 32 00 52 00 
Décembre   26 75 26 50 25 00 24 75 26 00 25 50 24 75 34 00 53 50 

	

Moyenne:- .. . ......... , .  	29 15 26 29 25 91 25 71 24 40 28 50 25 23 28 29 45 08 , 

". *Prix moyen par tonne de 2,240 1 .  vres rendues à Montréal, la première semaine de chaque mois, cours 
ournis par la Dominion Iron 4t Steel Co., Ltd. 

'1`1■Ion donné. 
, 'Chiffres compilés d'après les données annuelles des prix iu gros, publiées par le ministère du Travail. 
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Moyenne des prix mensuel des billes d'acier Bessemer à Pittsburg.* 
- 

. 	 . 	. 	. 
1903. 	1909. 	1910: 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

Janvier 	 28 00 25 00 27 50 23 00 20 00 28 30 2013 19 25 32 00 63 00 

	

Février   28 00 25 00 27 50 23 00 20 00 23 50 21 00 19 50 33 50 65 00 

	

Mars    28 00 23 00 27 50 23 00 19 75 28 50 21 00 19 70 42 40 66 25 

	

Avril    28 00 .23 00 26 75 23 00 20 00 28 50 20 80 20 00 45 00 73 75 
Mai   	28 00 ZI 00 26 12 22 60 20 80 27 37 20 00 20 00 45 00 86 00 
Juin 	 25 75 23 00 25 30 21 00 20 87 2650 19 50 20 50 43 50 98 75 

	

Juillet    25 00 23 50 25 00 21 CO 21 50 26 60 19 00 2135 41 00 100 00 
Août 	25 00 24 13 24 62 21 00 22 12 26 00 20 25 23 13 44 20 86 00 
Septembre. 	 25 00 25 00 24 40 20 75 23 62 24 87 21 00 21 10 45 00 66 25 
Octobre 	  25 00 26 25 23 75 20 00 26 00 23 30 20 00 24 63 46 25 49 38 
Novellibre   	25 00 27 13 23 30 19 50 27 00 21 00 19 25 26 50 52 00 47 50 . Decembre 	  25 00 27 50 23 00 19 25 27 00 20 00 19 00 30 60 57 50 47 50 

• Coure extraits de V  " Iron Age  "New-York. 
• 

La Dominion Iron and Steel Company a exporté durant les trois dernières années 
des billes d'acier pour la demande européenne. Les exportations sont consignées sépa-
rément par le ministère des Douanes depuis avril 1917 et le total des exportations de 
billes, lingots et blooms durant neuf mois terminés en décembre 1917, fut de 41,558 
tonnes valant $1,831,917, soit une moyenne de $44.08. Il y eut également durant la 
même période une exportation de barres et tiges se chiffrant à 41,321 tonnes valant 
$3,633,787 soit une moyenne de $67.94 par tonne. 

L'inaportation annuelle a été considérable, ainsi qu'on le remarquera dans les 
tableaux ci-joints, de billes de fer et d'acier, et de lingots, blooms, maquettes, barres 
puddlées, etc. Le relevé des exportations des Etats-Unis semble indiguer un plus fort 
chiffre d'exportations de ces produits au Canada que ce qui est consigné au relevé 
canadien, et l'on peut attribuer cette différence à l'inclusion dans celui-ci de quantités 
considérables de matières entrant en franchise pour l'usage du gouvernement impérial. 

D'après le relevé annuel des Etats-Unis' il s'est exporté au Canada durant l'année 
civile 1917, en billes, lingots et lopins d'acier, 150,533 grosses tonnes (168,597 petites 
tonnes, valant $11,962,260, soit une moyenne de $70.95 par petite tonne, contre 105,260 
grosses tonnes (117,891 petites tonnes) valant $6,657,538 soit une moyenne de $56.43 
par petite tonne en 1916, et 58,486 grosses tonnes (65,504 petites tonnes) valant 
$1,52,9,155, soit une moyenne de $23.33 par petite tonne en 1915. 

Le deuxième tableau Ci-après indique pour plusieurs années les exportations de 
billes, lingots et lopins d'acier au Canada. On verra que la principale différence entre _ 
ce relevé et célui du Canada est pour les années 1916 et 1917. On trouvera aussi dans 
ce tableau un relevé des exportations des Etats-Unis au Canada de rails d'acier, tôles 
et plaques, tuyaux et accessoires et machinerie à travailler le fer. 

> 
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• Le relevé des imp œtations est incamp et. Voir l'explication dans le texte. 
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Importations de lingots de fer et d'acier, lopins, billes, etc. 

Lingots de fer et d'acier, lingots 	ca- 
mes, lopins, plaques, barres puddlées 

	

Billets de fer et d'acier ne pesant pas 	et boucles ou fer et acier sous d'autres 

	

moins de 60 livres par yard 	formes, n.a.d., moins finies que les 	Billes d'acier, n.a.d. 	 - Total. 

	

linéaire, 	 barres de fer nu d'acier, mais plus 
Exercice financier, 	 avancées que la fonte à l'exception de 	, 

- 	 la fonte de moulage. - - 

' 

	

Petites 	 Petites Val. 	Par tonne. 	Petites 	Valeur: 

	

 Valeur. 	Par tonne. 	- 	 Valeur. 	Par tonne. 	Petites 	eur 

	

tonnes. 	 tonnes. 	 tonnes. 	 tonnes. 
' 

- 	 - 
, 

	

$ 	c. 	 $ 	$ 	cts. 	 $ 	$ - cts. 	 $ 	e 
. , 

908 .... 	...... 	.... 	14, 866 	416,163 	27 09 	4,722 	135,177 	28 63 	1,634 	43,672 	29 79 	21,222 	600,01 
.909 ..... . 	 3,940 	95,350 	21 20 	3,715 	. 52,135 	14 30 	1,232 	31,869 	25 86 	8,887 	̀ 180,35 
910 	28,858 	518,102 	18 27 • 	5,775 	97,333 	16 85 	2,682 	63,089 	- 	23 52 	36,815 	678,52 
.911  	44,457 	861,036 	- 	19 37 f 	3,228 	68,616 	21 26 	711 	19,940 	- 28 05 	48,396 	949,59' 
.912  	 85,852 	1,593,665 	18 56 	2,608 	52,063 	19 97 	729 	17,242 	23 65 	89,189 	1,662,97 
Année civile 	 
913  	-51,765 	1,178,151 	- 	22 76 	665 	19,379 	e 61 	453 	• 	14,784 	32 67 	52,873 	1,212,31 
.914  	12,247 	241,231 	19 70 	155 	3,348 	21 65 	647 	15,121 	23 37 	13,019 	259,70 
915  	32,210 	715,493 	22 21 	10,980 	316,814 	28 85 	10,928 	238,380 	21 81 	54,118 	1,270,68 
.916*  	12,627 	495,625 	39 25 	7,946 	385,816 	47 29 	303 	14,005 	,46 24 	20,876 	895,44 
.917* .  	10,186 	663,608 	65 15 	10,243 	714,908 	69 79 	318 	22,573 	, 	64 83 	20,777 	1,401,14 - 



1910 	  
1911 	  
1912 	 ..... 
1913.. 
1914 	  
1915 . 	 
1914 	 
1917. 

, 

_ 
Année civile. 

30,008 
40,485 
86,103 
79,929 

15,374 
21,859 
22,333 

Exportations de divers produits de fer et d'acier des Etats-Unis au Canadii. 
_ 

• . 
. 	• 	 . 	 . Billettes, lingots et loupes ' Rails de chemin de fer. 	 , Feuilles et plaques. 	. Fer et licier de construction.. d'acier. 	 , 

	

Petites 	 Valeur par 	Petites 	Valeur 	Valeur par 	Petites 	-• v. , 	• 	Valeur par 	Petites 	Vale,;,„ 	Valeur. Valeur. • tonnes. 	 tonne. 	tonnes. 	" 	tonne. 	tonnes. 	. 7 	 "7. 	tonne. 

	

- 	
a.eur. 	tonne. 	tonnes. 	

p. 
 

3 	$ 	c. 	
› 
	$ 	Sc. 	 $ 	c. 	 • 5 	Sc  

' 	23,160 	461,204 	19 01 	28,382 	750,424 	26 41  	 83,838 	2,346,393 	33 91 

	

61,020 	1,262,732 	19 72 	98,613 	2,499,110 	25 34    	115,420 	4,113,858 	85 64 

	

92,976 	1,941,015 	20 88 	149,353 	3,799,685 	25 44    	190,346 	6,823,072 	35 85 

	

45,568 	984,373 	21 16 	181,408 	4,701,559 	. / 24 41 	356,344 	12,344,721 	34 70 	322,766 	10,463,154 	32 42' 

	

16,044 	311,267 	19 40 	25,919 	685,468 	26 42 	.207,203 	6,855,494 	33 09 	125,457 	8,454,372 	27 53 

	

65,504 	1,528,155 	23 33 	8,521 	230,637 	27 07 	223,715 	7,781,270 	34 78 	110,725 	3,063,362 	27 67 

	

117,891 	6,657,538 	- 	56 43 	46,011 	1,586,639 	34 48 	255,935 	14,712,640 	57 49 	125,169 	5,788,908 	46 25 

	

168,597 	11,962,280 	70 95 	51,088 	1,815,768 	33 57 	256,918 	25,451,608 	99 05 	131,383 	9,235,063 	70 29 

Fer-blanc, plaques ternes 
et étamees. Fil métallique. Tuyaux et armatures. Machines à façonner les métaux. 

Petites 
tonnes. 

47,074 
62,895 

.64,354 
53,749 
53,254 
51,963 
66,690 
51,447 

Petites 
tonnes. 

Aimée civile, 

1910 ' 	 ' 	 - 	
- 

1911 	  
1912. 
1913. 	' 
1914 	  
1915 	  
1916. 	- 
1917 	  

Petites 
tonnes. 

- 12,473 
32,095 
52,746 
51,524 
119,770 
43,854 
57,633 
66,329 

Valeur. 

881,719 
2,213,492 
3,662,770 
3,842,159 
2,614,859 
2,762,405 
4,694,005 
9,160,783 

Valeur par 
tonne. 

c. 

70 69 
69 90 

' 69 44 
74 57 
65 75 
62 99 
81 45 

138 11 

Valeur.. 

8 

2 , 077, 002 
 2,670,765 

2,496,781 
2,143,449 
2,083,160 

 2,159,436 
4,289,572 
4,456,359 

Valeur par 
 - tonne. 

Sc. 

44 12 
42 46 
38 80 
39.88  
39 12 
41 66 
64 32 
81 84 

Valeur. 

1,371,399 
1,853,764 
4,288,887 
4,093,699 

954,817 
1,697,511 
2,524,342 

Valeur par 
tcnne. 

3 o. 

45 70 
45 79 
49 81 
51 22 

62 10' 
77 66 

113 03 

Valeur. 

8 

466,216 
1,083,718 
1,885,241 

• 1,888,563 
767,064 

4,336,065 
7,929,989 
5,542,853 



' 	 - 
1908. 	1909. 	1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917:  

S cts. 	$ ets. 	$ cts. 	$ cts. 	$ cts. 	$ cts. 	$ cte. 	$ cts. 	$ cts. 	$ cts. 

Janvier 	34 30 	33 00 	33 00 	.2800 	24 37i 	30 00 	25 50 	25 00 	43 00 	75 00 
Février...  	35 00 	33 00 	33 00 	28 75 	25 00 	30 00 	26 38 	25 00 	48 00 	 
Mars. 	35 00 	'3300 	33 00 	29 00 	25 00 	30 00 	26 50 	25 00 	54 80 	81 00 
Avril 	35 00 	29 00 	32 50 	29 00 	2500 	30 00 	26 00 	25 00 	60 00 	'8500  
Mai   	35 00 	27 50 	32 00 	29 00 	25 00 	30 00 	25 50 	25 00 	60 00 	8600 ' 

Juin  • 	33 50 	27 50 	30 80 	28 25 	25 00 	29 50 	24 50 	25 00 	53 75 	92 50 
Juillet 	33 00 	29 40 	29 20 	27 00 	25 00 	28 30 	24 50 	25 63 	55 75 	96 25 
Août.  	33 25 	31 00 	28 25 	27 00 	25 80 	28 00 	25 00 	27 00 	55 00 	94 00 
Septembre 	33 00 	31 50 	28 00 	27 00 	27 00 	27 37 	26 20 	29 40 	55 00 	' 88 75 
Octobre 	33 00 	31 87i 	28 5026 00 	28 50 	26 60 	25 88 	31 75 	55 00 	77 25 
Novembre 	33 00 	32 50 	28 12i 	25 30 	29 75 	25 87i 	25 25 	36 25 	' 63 00 	57 00 
Décembre. 	33 00 	83 00 	28 00 	24 50 	30 00 	25 17 	25 00 	39 00 	68 75 	57 00 

• Chiffres recueillis et publiés par "The Iron Age," New-York. 
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Rails d'acier.—La production de rails d'acier au .Canada en 1917, fut de 46,645 
petites tonnes contre 90,123 petites tonnes en 1916 et 232,111 petites tonnes en 1915. 
La production annuelle de 1905 à' 1915 a oscillé entre 200,000 et 500,000 tonnes par 
année. - 

Les exportatiens de rails d'acier pendant les neuf mois fmissant au 31 'décembre 
1917, furent de 26,402 tonnes valant $1,605,742, soit une moyenne de $60.82 par tonne. 
Avant le ler avril 1917 les exportations de rails ne furent pas classées séparément, bien 
que durant Its trois dernières années, il s'est fait des expéditions au Sud-Africain et 
aux Etats-Unis. Les importations des Etats-Unis au Canada durant la même période 
cependant sont consignées comme 'étant de 54,088 'petites .  tonnes valant $1,815,768, 
soit une moyenne de $33.57 par tonne. 

Les importations annuelles de rails d'acier de 1895 à 1905 ont oscillé entré 50,000 
et 212,000 tonnes avec une moyenne d'environ 125,000 tonnes. Depuis 1906 jusqu'à 
ce jour; cependant, lès importations ont fléei jusqu'à une moyenne annuelle d'environ 
60,000 tonnes, la variation oscillant entre un minimum de 10,420 tonnes, en 1915, et 
un maximum de 177,041 tonnes en 1913. - 

Fer à étirer:—La production de fer à étirer dans les lamineries canadiennes, en 
1917, fut de 195,392 tonnes, contre 179,226 tonnés en 1916, et 124;381 tonnes en 1915. 
De 1908 à 1914 inclusivement, la production annuelle moyenne fut d'environ 70,000 
tonnes. Les importations de fer à étirer en bobine, en 1917, furent de 55,314 tonnes, 
valant -$3,536,504 ou une moyenne de $63.93 par tonne, contre 66,166 tonnes valant 
$3,069,162 ou une moyenne de $16.39 par tonne en 1916. Les importations annuelles 
ont .varié considérablement, ayant atteint 55,000 tonnes en 1902 et fléchi jusqu'à moins 
de 10,000 tonnes en 1908, l'importation maximum ayant été atteinte durant l'exercice 
financier de 1913 alors que le total était de 91,919 tonnes. 

-Le prix mensuel moyen de fer à étirer' à Pittsburg, en 1917, a augmenté depuis 
$75 en janvier jusqu'à un- maximum de $96.00 en août. Les cours furent alors passés 
au prix de $57 fixé par le gouvernement qui fut approuvé le 11 octobre 1917. 

t 
Importations annuelles de fer à étirer.* 

Exercice finan- 	P-tite 	Vale 	Valeur 	Exercice finan- 	Petites 	Valeur. 	Valeur 
cièr. 	tonnes, 	ilr' 	par  tonne. 11 	cièr. 	tonnes, 	 par tonne. 

	

iI 	 $ 	$ cts. 
1913 	79,608 	1,962,235 	24 65 	1916 	66,166 	3,069,162 	46  39'  
1914 	65,250 	1,472,597 	22 57 	1917... .. 	..... 	55,314 	3,536,504 	63 93 
1915 ....... 	.. 	.. 	71,839 	1,695,842 	23 60 	 - 

*Fer à étirer laminé en bobine le fer ou d'acier de pas plus de  fl  de pouce de diamètre lorsqu'importé 
par les fabricants de fils métalliques pour la fabrication dans leurs propres usines de fer en bobine. 

Fer laminé rond en bobines de fer et d'acier pour la fabrication des chitines. 

Prix moyens mensuels de fer à étirer Bessemer à Pittsburg.* 
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Per -blanc.—Le Canada ne produit pas de fer-blanc. Les importations en 1917 
ont été de 66,670 tonnes, évaluées à .$9,985,631 soit une moyenne de $149.76 par tonne, 
contre 57,543 tonnes importées en 1916, évaluées à $5,221,163. Les importations au 

.cours des dix dernières années ont atteint en moyenne environ 42,500 tonnes par année. 

Importations annuelles de fer-blanc. 

Exercice financière. 	• Tonnes. 	Valeur. 	Exercice financière. 	Tonnes. 	Valeur. 

, ' 	 - te 	 $ 
1909.. ... ... . . .. . ..... 	36,901 	2,216,089 	1914  	50,791 	3,151,385 
1910 	39,101 	2.475,010 	1915 	45,165 	2,883,951 
1911 	47,006 	3.172,913 	1916 	57,543 	5,221,163 
1912. 	 68,502 	3,826,735 	1917 	66,676 	9,985,631 
1913 	 58,031 	3,951,615 

• 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS D'ARTICLES DE FER ET D'ActEs. 

Le Canada importe de grandes quantités de fer et d'acier, beaucoup plus qu'il ne 
s'en manufacture dans les aciéries indigènes. Nous avons déjà parlé des exportations 
et importations de quelques-uns des produits spécifiques; cependant, nous donnerons 
dans la suite un résumé général des données utiles se rapportant aux exportations et 
importations de fer et d'acier telles que compilées d'après les rapports du ministère des 
Douanes. Nous avons déjà fait remarquer que quelques-unes de ces données telles que 
les importations de billes, rails d'acier, fonte, etc., sont incomplètes à cause des grandes 
importations pour la fabrication des munitions et qui n'ont pas été enregistrées dans la 
classification usuelle, mais qui sont comprises sous-  un titre général avec beaucoup d'au-
tres produits. Nous devons tenir compte de cela en analysant les statitstiques surtout 
depuis que nous constatons des différences apparentes entre nos de-nnées et celles prove-
nant des autres sources, telles que, par exemple, les données du commerce étranger pu-
blies par le ministère du commerce des Etats-Unis. 

Les exportations de fer et d'acier du Canada consistent principalement en articles 
manufacturés, tels qu'instruments aratoires, automobiles, bicyclettes, machines, etc. Il 
y a eu cependant au cours des deux dernières années de fortes exportations de rails 
d'acier, billes, tiges et fils de fer et d'acier. 

La valeur totale enregistrée du fer et de l'acier exportés pendant l'année 1917 fut 
de $46,791,681 contre $63,958,558 en 1915 et $48,268,148 en 1915. 

Les exportations en 1917 comprenaient: fonte et alliages de fer, 45,293 tonnes 
valant $3,040,738; riblons de fer et d'acier 176,571 tonnes, yalant $2,300,022; fils et clou-
terie métalliques 105,482 tonnes valant $9,823,700; billes, fer à étirer e trails pendant les 
dernier3. neuf mois de l'année, 109,281 tonnes valant $7,071,446; instruments agricoles 
pour une valeur de $5,430,906; automobiles et bicyclettes, $6,711,888; autres articles 
fabriqués de fer et d'acier, $12,412,981. 

Les exportations en 1916 comprenaient: fonte et alliages de fer, 46,106 tonnes 
évaluées à $1,726,396; fer et acier de rebut, 114,300 tonnes, évaluées à $1,357,018; 
fils et clouterie métallique, 122,526 tonnes évaluées à $8,597,320; instruments "agricoles - 
évalués à $3,705,927; automobiles et bicyclettes, $6,8507,499; autres articles manufac-
turés de fer et acier, $729,831. 

Les exportations de 1915 comprenaient, en fonte et alliages de fer, 26,545 tonnes 
évaluées à $768,632; en fer et acier de ramasse, 89,358 tonnes évaluées à $883,134; en 
fils et clouterie de fer, 71,998 tonnes évaluées à $3,224,740; instruments agricoles 
représentant la somme de $3,417,060; automobiles et bicyclettes d'une -valeur de 
$7,139,712; autres articles manufacturés de fer et d'acier pour $32,834,870. • 

Les exportations de 1914 comprenaient: fonte et alliages de fer, 19,063 tonnes 
d'une valeur de $486,366; fez et acier de ramasse, 35,405 tonnes d'une valeur de 

64724-6 
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$446,337; fiLs et clouterie métalliques, 9,663 tonnes estimées à $355,781; instruments 
agricoles estimés à $5,788,899; automobiles et bicyclettes, $3,409,749; autres articles 
manufacturés de fer et d'acier, $3,904,614. 
- , Le tableau suivant fait connaître en détail les chiffres des exportations de ces deux 
dernières années:- 

Exportation.s d'articles de fer et d'acier manufacturés an Canada pendant les années 
. 	civiles 1916-1917. 

1916. 1917. 

Quantité. 

23,304 
,22,802 

122,526 

3,597 
114,300 

6,672 
1,115 
4,71Z 
7,495 

17,700 
' 	6,691 

2,011 
2 

1,522 
4,219 

12,579 

580 

529 

Valeur 
moyenne. Qnantité. Valeur. 

• 50,451 

583,297 
4/1,8141 

2,616,924 
3,633, 787' 
1,831,917 
1,605,742 
9, 823, 700 1 

 6,9771 
2,499,581' 

• 157,809 
6,4001 

97,904 
2,300,022 

940,317' 
• 917,177 

150,923 
7, 000, 678, 

486,593 
188,897 
314,435 

1,158,751 
1,150,386 

93,609 
116,395 

2,621 
274,764 
170,611 
297,640 

1,025,275 
• 4,561,875 

2,035,769 
, 	61,984 

52,260 
152,275 

Valeur . 

moyenne. 

• , 

, 

Poêles  	nomb. 
Bouées gaz et pièces. 	 8 
Moulages, .n.a.d 	 
Fonte. 	 ' 	tonnes. 
Ferro-silicum et alliages de fer 
Barres et tigest 	 
Billes, lingots et blooms 
Railst 	  
Fils et clouterie métalliques 	 
Machines (linotypes) 	 8 
Machines, n.a  d 	$ 
Machines à coudre et pièces 	 $ 
Machines à laver, etc. 	 8 
Dactylographes  " nomb. 
Riblons de fer et d'acier....tonnem. 
Quincaillerie, outils, etc  
Quincaillerie, n.a.d 	 8 
bcrémeuses* 	  
A.utres prod. de fer et d'acier  $ 
Instruments aratoires- 

Faucheuses 	 nomb. 
Moissonneuses (rèapers) 	• 
Forets 	 
Moissonneuses et lieuses... 
Charrues 	........ 
Herses 	 
Ràteaux mécaniques 	 
Semeuses 	  

_ Batteuses 	 
Cultivateurs 	  
Tous autres.. - . 	 $ 
Pièces détachées 	 8 

Automobiles. 	 nomb. 

	

pièces d'. 	- 	8 
Bicyclettes 	 nomb. 

. 	pièces de 	 
Moteurs à gazoline 	nomb. 

Total 	  

? 

Valeur. 

29,956 
2,434 

167,881 
374,383 

1, 352, 013 

• 8,957,320 
35,465 

1,206,863 
82,032 
5,763 

246,761 
1,357,018 

376,549 
515,613 
34,567 

38,974,154 

233,021 
65,011, 

317,831.1 
814,517 
483,650 
97,214 
43,746 

128 
465,209 
142,023 
292,603 
750,966 

6,078,668 
672,060 
50,894 
5,877 

86,310 

63, 958,558 

3 

' 	59-29 

. 	70.17 

• 16-07 127031 
33,212 
41,321 
41,558 
26,402 

105,482 

35.08 
78.79, 
87.94 
44.08 

' :60-82 
93-13 
..... 

68.60 
11•87 

1,833 
176,591 

51.99 
13.02 

34.93 
58-31 
67.44 

108.67 
27.32 
14.53 
21.75 
64.00 

305.66 
33.66 

12,149 
2,771 
6,240 
9,502 

, 25,354 
4,093 
4,704 

• 26 
'1,172 
6,336 

40.16 
68.17 

- 	50.39 
- 121.95 

45.37 
22-87 
26.86 

100.81 
234.44 
26.93 

483.24 

87.75 

163.16 

9,492 

• 
800 

•454 

46,791,681 

480. 60 

136.53 

190.34 

• 9 mois en 1916. 	f 9 mois en 1917. 

Exportations annuelles de produits de fer et d'acier depuis 1909: 

. 	 . 
, 

Année Civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 

8 	 95 	 16 
1909* 	7,172,413 1912 	10,682,484 1915 	48,2e8,10 
1910 	7,895,489 1913 ... . ..... ... ... 	13,999,149 1916 	63,958,155f 
1911 	9,907,281 1914    	14,391,746 1917 	46,791,681 

• Instruments aratoires, automf biles et bicyclettes compris en 1909 et les années suivantes. 
■ 
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On a déjàdonné séparément dans les i)ages précédentes les données Couvrant une 
période de plusieurs années sur les exportations annuelles de fonte et d'alliage de fer 
ainsi que du fer et de l'acier de rebut. 

La valeur totale des importations des articles de fer et d'acier au cours de l'année_ 
1917, considérant l'explication déjà donnée au sujet de -  certains produits enregistrés 
sous la classification usuelle et régulière et par conséquent omise dans ces données, a 
été de $186,538,538, tandis que la valeur avait été pour l'année civile 1916 de $129,090,- ‘ 

 241, pour 1915 de $74,308,983, pour 1914 de $80,063,679 et $145,226,972 pour 1913. Pour 
les années antérieures à 1913, les rapports couvraient les. exercices financiers. Durant 
les douze mois se terminant en mars 1913, la valeur des importations était de $148,579,- 
272, tandis qu'elle avait pour la même période, en 1912, de $105,614,450. 

.De 1895 ' à 1904, les importations de fer , et d'acier se sont élevées d'environ 
$8,600,000 à plus de $40,000,000. Durant les cinq années suivantes, il y eut peu de 
changements; mais de 1909 à 1913, l'augmentation fut de nouveau très rapide. Toute-
fois, durant la dernière partie de 1913, il y eut un déclin marqué dans les importations, 
déclin qui s'est terminé par une forte baisse en 1914 et 1915. 

Les importations, en 1917, soumises aux droits d'entrée, ont été évaluées à 
$153,743,649; les importations exemptes de droits pour la même période avaient été 
évaluées à $32,794,889. 

Les importations durant l'année 1910, soumises aux droits, ont été évaluées à 
$107,863,317; les importations exemptes de ,droits de douane pour la même période 
avaient été évaluées à $21,226,931. Ces importations comprennent les produits de fer 
et d'acier manufacturés de toute catégorie, ainsi que les produits bruts. Dans nombre 
de cas, on n'a pu donner que la valeur des articles importés, de sorte que l'on ne peut 
déterminer le tonnage total des importations. Toutefois, les quantités sont indiquées 
pour la plupart des produits bruts, et on trouvera dans le tableau ci-joint les chiffres 
montrant l'importation du fer et de l'acier sous leur forme brute depuis 1909. 

Ainsi, il a été importé au cours des douze mois finissant en décembre 1917, 929,776 
tonnes de fer et d'acier évaluées à $84,448,58 10, soit une moyenne de $90.83 par tonne, 
de même que d'autres articles de fer et d'acier dont la quantité n'est pas spécifiée, 
évalués à $102,089,958. 

Pendant les douze mois finissant en décembre 1915, il a été importé 771,007 tonnes 
de fer et d'acier évaluées à $52,114,258, ou en moyenne $60.25 par tonne, en même 
temps que d'autres articles dont la quantité n'est pas spécifiée évalués à $76,975,910. 

Pendant les douze mois finissant en décembre 1915, il a été importé 771,007 tonnes 
de fer et d'acier évaluées à $27,504,685, soit une valeur moyenne par tonne de $35.67, 
en même temps que d'autres articles de fer et d'acier dont la quantité n'est pas déter-
minée, évalués à $46,804,298. 

64724-61 



Valeur totale des importa-
tions de fer et d'acier.... 129,090,248 1g6, 533,538 

Matériaux. 

Fonte 	 
Alliages du fer et acier 

chromé 	  
Lingots, loupes, billes, bar- 

res puddlées, etc 	 

	

Ferraille et acier de rebut 	 
Plaques et tôles 	 
Fer-blanc et tôles 	 
Barr., tiges, cerc., rub 	, etc. 
Fer et acier de construction 
Rails et attaches 	 
Tuyaux et gam. de tuy. (a) 
Clous et crampons 	 
_Fils de fer et d'acier 
Ouvrages forgés, moulés et 

autres 	  

Total 	  
Autres produits de fer et 

d'acier évalués à. 	 

1916. 

Tonnes. 	Valeur. , 

• 
58,330 1,145,150 

14,810 - 1,893,879 

	

(5)20,876 	895,4-16 

	

11,572 	, 179,751 
225,-139 12,806,096 
57, 5,221,163 

198,652 13,352,807 
158,905 8,042,127 
14,003 ' 	470,023 

	

5,899 	165,576 

	

4,103 	283,007 

	

66,115 	4,305,674 

	

29,137 	3,343,559 
-- 

(5) 864,916 52,114,258 

76,975,990 

1917. 

Valeur. 

2,764,165 

2,045,595 

1,401,782 
454,079 

17,582,700 
9, 985, 631 

22,567,187 
15,282,012, 

944,595 
143,124 
892,021 : 

4,409,376 

5,976,313 

84, 448,580 

102,099,958 

114.75 

60.25 

Tonnes. 

' 	83,416 

12,886, 

(c)  20,778 
20,654 

185,074 
66,676 

228,512 
185,965 
22,213 
2,348 

10,928 
, 51,764 

38,562 

(e) 922,776 

Moyenne. 

33.14 

158.75 

67.46 
21.99 
95.00 

149.76 
98.76 
82.18 
42.52 
60.96 ' 
81.63 

' 85.18 

Moyenne 

19.63 

127.62 

42.89 
15.53 
56.81 
90.73 

• 67.27 
50.61 
33.57 
30.67 
68.98 

-65.12 

154 98 

90.83 

	

914. 	1915. 	1916. 	1917. 

	

78,680 	47,482 	58,330 	83,416 

	

22,271 	13,905 	14,840 	12,886 

	

13,049 	54,118 	(b)20,876 	(c)20,778 

	

27,688 	11,477 	11,574 	20,654 

	

227,633 	224,484 	225,439 	185,074 

	

50,791 	45,165 	57,543 	66,676 

	

148,368 	156,990 	198,652 	228,512 

	

160,538 	126,780 	158,905 	185,965 

	

42,064 	12,481 	14,003 	22,213 

	

15,614 	4,489 	5,399 	2,318 

	

4,864 	1,522 	4,103 	10,928 

	

66,280 	49,529 	66,115 	51,764 

	

20,339 	22,585 	29,137 	38,562 

	

878,179 	771,007 	(b)864,916 	(c) 929,776, 
\ 

Fonte 	  
Alliages du fer et acier chromé 	 
Lingots, loup", billes, barres pudd., etc 	 
Ferraille et acier de ramasse.. ..... 
Plaques et tôles. 
Fer-blanc et tôles . 
Barres, tiges, cercles, bandes, etc. 	 
Fer et amer de construction 	 
Rails et attaches 	  
Tuyaux et garnitures de tuyaux.... ... 
Clous et crampons 	  
Fils de fer et d'acier 	- 
Ouvrages forgés, moulés et autres 	 

Total... .. . ......... . . 	 

Désignation. 

1,890,506 

1913, 

236,769 
30,678 
52,872 

104,747 
365,675 
58,031 

277,879 
439,871 
182,421 
30,663 
7,581 

70,712 
32,604 

84 

Résumé des importations de fer et d'acier, 1916 et 1917. 

(a) 11 y a des importations additionnelles de tuyaux et de fils comprises avec les "autres produits de 
fer et d'acier". , 

(b) Ce chiffre devrait être majoré d'environ 100,900 tonnes et sa valeur dans la même proportion, par-
ce que les importations de billes d'acier sont consignées BOU une classification générale. Voir explication 
sous la rubrique "Billes d'acier, page 22. 

•(e) (3e chiffre devrait être majore d'environ 150,000 tonnes. Voir renvoi (b). 

Résumé du tonnage de fer et d'acier importé  de 1913 b. 1917. 
(En petites tonnes.) 

(a) Il y a des importations additionnelles de tuyaux et de fils comprises avec les "autres produits de 
fer et d'acier". 

(b) (c) Voir les renvois du tableau précédent. 
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Résumé du tonnage de fer et d'acier importés, 1909-1913. 
(En petites tonnes.) 

Douze mois finissant en mars. 

1910. 	1911. I 	1912. I 	1913.. 
Matériaux. 

1909. 

Fonte. 
Alliage du fer et acier chromé 	 
Lingots, loupes, billes, barres puddlées 	 
Ferraille et acier de ramasse 	  
Plaques et feuilles 	  
Fer-blanc et feuilles 	  
Barres, tige>, cercles, rubans, etc 	  
Fer et acier de construction 	 
Rails et attaches 	 
Tuyaux et garnitures de tuyaux (a) 	  
Clous et crampons 	  
Fils de fer et d'acier (a) 	 
Ouvrages forgés, moulés et autres 

58,691 
13,206 
8,887 

26,212 
116,610 
26,859 
73,261 

162,735 
32,543 
18,309 
1,611 

39,375 
14,394 

159 506 
• 15 , 153 

36 819 
28 797 

200 575 
• 39,866 

117.159 

55,183 
16,705 
3,476 

68,211 
18,093 

270,102 
19,182 
48,395 
53,824 

205,690 
44,025 

183,865 
232,585 
36,690 
28,831 
3,3:4 

64,850 
24,523 

201,112 
18,548 
89,190 
78,378 

243,461 
45,8C2- 

195,139 
268,572 
97,062 
26,627 
7,201 

69,597 
27,668 

291,904-
23,378;. 
86,745- 

103,31T " 
376,633: 
64,571 

278,87g 
377,551 
156,318 
40,987 
11,420 

- 80,846 
47,195 

Total 	 e 592,593 955,291 1,215,936 1,368,357 1,939,743 

Importations de produits de fer et d'acier depuis 1895. 

- 

Année. 	Valeur. 	Année. 	' Valeur. 	Année. 	Valeur. 	Année. 	Valeur 

8 	 8 	 $ . 	
, 	

8 
1895(a)  	8,684,024 	1901 	25,023,453 	1907* 	44, 739, 403 	1913 (6) . . . 	148,579,272 
1896 	10,206,759 	1902. 	31,591,484 	1908 (6). . . . 	64,257,238 	1913 (c) . . . 	145,226,972 
1897 	11,063,156 	1903. 	39,53-3,867 	1909 	42,075,797 	1914 	80,063,679 
1898.  	16,340,992 	1904. 	40,449,175 	1910. 	.... 	62,356,974 	1915. 	.... 	74,308,983 
1899 	19,463,329 	1905 	40,820,233 	1911 	88,179,152 	1916 (c) . . . 	129,090,248 
1900 	27,926,766 	1906 (a). 	42,210,305 	1912. 	105,614,450 	1917 	186,538,538 

- 

*Neuf mois se terminant en mars 1907. 
(a) Douze mois se terminant en juin, de 1895 à 1906 inclusivement. 
(b) Douze mois se terminant en mars 1908 à 1913 inclusivement. 
(c; Douze mois se terminant en décembre 1913 jusqu'à ce jour. 
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PLOMB. , 

La production du plomb au Canada, en 1917, s'est élevée à 32,576,281 livres d'une 
valeur de $3,628,020, comparée à celle de 1916 quia été de 41,497,615 livres d'une 
valeur de $3,532492, soit une diminution de 21.5 pour cent en quantité, mais une aug-
mentation, de 2-7 pour' cent en valeur. En. 1916 il y avait eu une diminution de 104 
pour cent en quantité et une augmentatibn de 40.0 pour cent en valeur. 

Les statistiques de la production du plomb depuis 1909, telles qu'elles sont données, 
dans le tableau ci-joint, représentent, la quantité du plomb affiné au Canada et extrait 
des minerais du pays, en même temps qu'une légère quantité du plomb contenu dans 
les minerais de plomb ou lingots exportés. La production vient principalement de la 
Colombie britannique, tandis que les autres provinces et le territoire du Yukon. ont 
'produit de temps en temps de Petites quantités dé plomb. 

Pendant un certain nombre d'années, il y a eu un écart très grand entre la quan-
tité inscrite du plomb produit et celle du plomb contenu dans les minerais' expédiés du 
carreau des mines. Tandis que cette différence 'est due en partie aux pertes que les 
minerais ont subies par la fusion, il y a eu aussi, spécialement en 1912 et 1913, à la 
,fonderie de Trail, une accumulation considérable de minerais de plomb. En 1915, la 
production du plomb n'a été qu'un peu inférieure à celle sur le pied d'une récupération 
de 90 pour cent provenant du plomb contenu dans les minerais expédiés des mines, 
lesquelles accusaient apparemment une réduction dans le stock des minerais à leur 
fonderie, mais en 1916, la teneur métallique des minerais de plomb expédiés des mines 
dépasse de beaucoup le rendement des fonderies, tandis qu'en 1917 le rendement pos-
sible en minerai expédié ne dépasia que de très peu le rendement de plomb dans les 
fonderies. 

- Production annuelle du plomb. 

Année. 

1887 	 
1888 	 
1889 	 

' 1891 	 
1892 	 
1893 	 
1891 	 
1895 	 
1896 	 
1897 	 
1898.. 	 
1899 	 
1900 	 
1901 	 

Livres. 

204,800 
671,500 
165,100 
105,000 
88,665 

808,420 
2,135,023 
5,703,222 

16,461,794 
24,199,977 
39,018,219 
31,915,319 
21,862,436 
63,169,821 
51,900,958 

Prix par 
livre. 

5'400 
4420 
3930 
4480 
4'350 
4090 
3'730 
3290 

' 3'230 
2 980 
3'580 
3'780 
4470 
4'370 
1'331 

Valeur. 	Année. 

	

$ 9,21. 1902 	 

	

29,81 	1903 	 

	

6,488 1904 	 

	

4,704 1905 	 

	

3,857, 1906 	 

	

33,064i 1907 	 

	

79,636 1908 	 

	

187, 	1909 	 

	

531,71. 1910 	 
721,15' 	1911.. . 

	

1,396,: 	1912 	 

	

1,206,3r 1913 	 

	

977, 	1914 	 

	

2,760,521 1915 	 

	

2,219,387 1916 	 

	

1917 	 

Livres. 

22,956,3811 
18,139,283 1  
37,531,244 
56,864,915 
54,608,217 
47,766,703 

 43,195,733 
45,857,424 
32,987,508 
23,784,969 
35,763,476 
37,662,703 
36,337,765 
46,316,450 
41,497,615 
32,576,281 

Prix par 
livre. 

4069 
4'237 
4'309 
1'707 
5657 
5325 
4200 

*3'690 
*3'687 
13'480 
+1'467 
14'659 
t4'179 
15600 
18 - 513 

'111'137 

Videur. 

$ 934,095 
768,562 

1,617,221 
2,676,632 
3,089,187 
2,542,086 
1,814,221 
1,692,139 
1,216,219 

827,717 
1,597,554 
1,754,705 
1,627,568 
2,593,721 
3,532,692 
3,628,020 

* Les prix de 1909 et de 1910 sont ceux de Toronto, cotés par Hardware and Metal; len prix ides années 
précédentes sont ceux de New.York, cotés par l'Engineering and Mining Journal. 

frrixmoyen à. Montréal. Cotesfourniesparlil.M. Thcm.Robertson  er  Co., Nfontréal,  

Minerais expédiés et contenu métallique. 	
• 

/IInerais de. Année.. 	 plombe: 	es Teneur enplomb Teneur en argent • g:of:di 	livres. 	onces. entonnes. 

1912 	• 	 59,814 	45,896,537 	2,366,291 
1913 	85,978 	53,807,570 	2,564,155 
1914. 	 70,207 	50,527,130 	2,501,820 
1915 	 88,647 	48,708,005 	2,954,175 
1916 	 84,516 	54,124,628 	2,682,952 
1917 	46.799 	28,696,116 	1,670,064 
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Antérieurement à 1904, les minerais de plomb extraits du Canada étaient, ou 
exportés comme minerais, ou traités dans les fonderies canadiennes et exportés sous 
forme de métal brut commun pour être affinés à l'étranger. Une affinerie de plomb 
basée sur la méthode électrolytique de Betts est exploitée à Trail, C.B., depuis 1904, 
affine le plomb d'oeuvre commun prdouit par les hauts fourneaux. 

La North American Smelting Company a construit une usine à Kingston, en 
Ontario, qui a été mise en exploitation pendant la dernière partie de 1912, et traite le 
plomb en débris et en scories, aussi bien que les minerais provenant des Etats-Unis, de 
la Colombie britannique et de l'Ontario. Cette usine s'est fermée le rr  novembre 1913, 
mais les travaux ont été repris dans les derniers mois de 1916, par la 'Kingston Smelt-
ing Company, Ltd., qui exploite à ferme. Les travaux furent continués pendant '4 
mois en 1917. 

La successiOn de James Robertson, qui exploite la mine Kingdon, à Galette, a 
érigé un four Martin-Siemens à plomb de 20 tonnes qui e travaillé en octobre et en 
novembre 1916 et aussi pendant 6 mois en 1917. 

• Production de plomb affiné. 

.. 	 Livres de 	 ' Livres de 	 Livres de 
Année. 	plomb affiné 	Année, 	plomb affiné 	Année, 	plomb affiné 

	

produites. 	 produites. 	 produites. 

1901 	7,519,440 	1909 	41,883,614 	1913 	39,663,766 
1905 	15,804,509 	1910 	32,987,508 	1914 	36,443,706 
1906 .  	20,471,314 	1911 	23,525,050 	1915 	43,518,618 
1907 	.r 

	

26,607,461 	1912 	37,008,490 	1916.  	43,100,236 
1908 	36,549,214 	 1917 	27,886,602 

• Il est compris dans ce rapport le plomb affiné des minerais de l'étranger. 

Prix.—Le pris du plomb à Montréal, qui est le principal marché canadien, a été 
plus élevé qu'à New-York et à Londres durant les cinq dernières années. Le prix 
moyen du plomb à Montréal a été, en 1917, de 11.137 cents par livre, tandis qu'il était 
de 6.626 cents à Londres, 81.78'7 à New-York, et 8.721 à St-Louis. - 

Le prix d'hiver de Toronto est .à peu de chosé près le même que celui de Montréal, 
mais ce dernier est inférieur à l'autre pendant la période des transports d'été, d'environ 
10 cents par cent livres. 

Le prix moyen du plomb doux en 1917 sur le marché de Londres, a été de £30, au 
lieu de £30 19s. 6d. en 1916. 

Prix moyens annuels du plomb à Montréal, Londres, New-York et St-Louis. 
(Valeur en cents et par livre.) 

- 	1910. 	1911. 	1912. 	1911 	1911. 	1915. 	1916. 	1917. 

—  

Montréal. 	3'216 	3480 	4'467 	4'659 	4479 	5'600 	8'513 	11137 
Londres,  	2175 	2 1992 	3 . 921 	4072 	4'146 	4'979 	6 115 	6626 
New-York...  	4446 	4'420 	4'971 	4'370 	3'862 	4673 	6858 	8187 
8t-Louis   	4'312 	4286 	4'360 	4'238 	3137 	4567 	6'777 	8721 
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Prix moyens mensuels du. plomb en saumons à Montréal.* 
, (Valeur en cents et par livre ) 

Mois. 	1907. 	1988. 	1909. 	1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 
. 

Janvier 	494 	317 	'315 	348 	311 	393 	412 	418 	417 	719 	950 
Février 	418 	310 	318 	340 	312 	397 	418 	4.73 	418 	713 	1115 
Mars....  	412 	314 	342 	3'34 	,314 	403 	41)5 	417 	51)4 	925 	1117 
Avril 	' 	492 	344. 	315 	311 	316 	410 	442 	441 	511 	91)0 	1114 
Mai. 	' 	 414 	311 	316 	313 	310 	41)8 	41)6 	414 	516 	910 	1312 
Juin 	493 	311 	313 	315 	327 	434 	418 	415 	613_ 	848 	14162 
Juillet... ......  	418 	317 	312 	313 	333 	457 	4•.93 	4'49 	615 	779 	1315 
Août. 	' 	41)9 	311 	308 	311 	3•45 	4'84 	502 	4'48 	' 51)2 	716 	13 . 14 
Septembre 	485 	314 	314 	31.1 	363 	5•47 	51)2 	442 	563 	841 	1013 
Octcaue.. ...... 	456 	3'29 	3 16 	323 	317 	5'07 	499 	41)7 	1511 	8111 	846 
Novembre 	415 	342 	318 	311 	393 	413 	4112 	419 	619 	812 	792 
Décembre. 	365 	3'37 	334 	335 	395 	4•55 	452 	4'41 	61)1 	912 	7'92 

Moyenne.  ' 	4101 	3164 	3168 	3146 	3480 	14467 	4'659 	4•479 	5600 	8113 11137 

Prix des producteurs pour quantités logées en wagon à Montréal, fournis par M. M. Thos. Robertson 
& Co., Limited, de Montréal. 

Prix moyens mensuels du plomb à New-Yorkt 
' 	(Valeur en cents et par livres.) 

Mois. 	1906. 	1907. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

. 	 . 	 . 	 . 

Janvier 	51)00 61)00 31)91 4'175 4'700 4'483 4•435 4321 4111 3129 5121 71126 
Février 	.5465 61)00 3125 4'018 4113 4•440 41)26 4325 41)48 3127 6116 81136 
Mars. 	  5150 61000 3838 3186 4'459 4'394 41073 4327 3970 41)53 7136 9199 
Avril 	  5'404 6000 3.993 4'168 4176 4112 4200 4181 3'810 4121 71)30 9188 
Mai.-.' 	

, 	
5 185 61)00 4253 4'287 4 315 4'373 41.94 4112 3900 4274 746.310197 

Juin 	  5750 5760 4166 4150 4343 4135 4 . 392 4125 3100 5132 613611171 
Juillet 	  , 	5750 5188 4'447 4'321 4•404 4'499 4 . 720 4'353 3'891 51)59 615210710 
AoÛt›...:. ... : . :' .... 	5750 5'280 4 180 4'363 4 - 400 4'500 4569 4124 3 875 4656 621410'594 
Septembre 	 5150 4813 4515 4112 4'400 4'485 51)48 4'698 3828 4'610 6110 81)80 
Octobre. 	  5150 4150 4151 4141 4400 4165 51)71 4102 3128 4600 71)00 6110 
Novembre 	 5'750 4376 4'330 4170 4'442 4298 4115 4193 31)83 5'155 7'042 6149 
Décembre., 	 5900 3'658 4113 4'560 4'500 4'450 4'303 4'047 3•800 5 . 355 7813 6'375 

'Moyenne.- -.. 	 5'657 5125 4100 4173 4146 4'420 4471 4170 3862 41)73 61158 8187 

tRaPport du Engineering and Alining Journal. 
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Prix moyens du plomb à londres.$ 
(En livres sterling et par tonne de 2,240 livres.) 

- 
Mois. 	 1908. 	1909. 	1910. 	1911. 	1912. 

Janvier. 	  14 	10 	•6 	13 	3 	6 	13 	3 	11 	13 	0 	8 	15 	11 	3 
Février  	14 .5 	6 	13 	5 	5 	13 	7 	3 	13 	111 	15 	13 	9 
Mars 	  14 	1 	4 	13 	8 	8/1 13 	2 	9 	13 	2 	11 	15 	19 	8 
Avril .. 	13 	13 	10 	13 	7 	0 	12 	13 	9 	12 	18 	5 	16 	6 	6 
Mai. 	  13 , 2 	7 	13 	5 	3 	12 11 	8 	12 	19 	2 	16 	10 	2 
Juin 	  12 	15 	7 	13 	2 	4 	12 	13 	9 	13 	5 ' 5 	17 	11 	8 
Juillet-.  	12 	19 	6 	12 	13 	3 	12 	11 	8 	13 	10 	11 	18- 	8 	9 
Août   13 	9 	101 12 10 	6 	12 10 	10 	14 	1 	4 	19 	5 	8 
Septembre. 	  13 	3 	6 	12 15 	3 	12 	12 	6 	14 15 	1 	21 	9 	0 
Octobre 	 13 	7 	3 	13 	4 	4 	13 	2 	0 	15 	6 	1 	20 	8 	0 
Novembre 	 ,- 	13 12 	2 	13 	1 	4i 13 	4 	6 	15 	15 	5 	18 	4 	7 
Décembre.   13 	3 	8 	13 	2 ni 13 	3 	9 	15 13 	4 	18 	1 	6 

Moyenne annuelle 	13 	10 	5 	13 	1 	8 	12 19 	0 	13 	19 	3 	17 	15 	11 

_ 

Mois. 	 1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

	

''• 	• 
. 	  Jan lier 	 17 	1 	11 	18 	19 	10 	18 	12 	0 	30 	17 	5 	30 	0 	0 

Février    16 	8 	5 	19 	2 	8 	19 	3 	7 	31 	18 	9 	30 	0 	0 

	

Mars    15 19 	8 	19 	2 	3 	21 17 	8 	34 	7 	8 	30 	0 	0 
Avril 	 < 	17 	8 	10 	17 	19 	8 	21 	2 	1 	34, 8 	0 	30 	0 	0 
Mai   18 	14 	318 	4 	8 	20 	9 	2 	32 19 	5 	30 	0 	0 
Juin 	  19 	10 	8 	18 	13 	11 	25 	4 	- 1 	30 	14 	0 	30 	0 	0 
Juillet. 	  19 	7 - 10 	18 	8 	6 	21 	12 	3 	27 	8 .11 	30 	0 	0 
Août 	19 15 	8 	20 	9 	9 	21 18 11 	29 	2 , 7 	30 	0 	0 
Septembre.  	19 	14. 10 	18 	16 	3 	23 	3 	0 	29 	17 	4 	30 , 0 	0 
Octobre.   19 	9 	5 	17 	9 	8 	23 	19 	9 	30 	0 	0 	30 	0 	0 
Novembre 	  18 13 	9 	17 19 	9 	26 	2 	9 	30 	0 	0 	30 	0 	'0 
Décembre. 	  17 	8 	8 	18 	18 	6 	28 	8 	8 	30 	0 	0 	30 	0 	0 

	

Moyenne annuelle.   18 	6 	2 	18 	13 	9 	22 	17 	10 	30 	19 	6 	30 	0 	0 

Rapport du Afetal Information Bureau, de Londres. 

Exportations et importations.—Les exportations de plomb en 1917 se montaient à 
14,414,900 livres, évaluées à $987,509 et se composaient de plomb en minerais, en con-
centrés, Métal brut, etc.; 13,410,400 livres, évaluées à $925,056; plomb en salunon, 1,004,- 
500 livres, évaluées à $62,453. Les exportations en 1916, s'élevaient à 9,160,500 livres, 
évaluées à $565,890, et se composaient de plomb en minerais, concentrés, métal brut 
etc., 9,048,400 livres, évaluées à $558,180, plomb en saumon, 112,100 livres, évaluées à 
$7,710. 

La grande augmentation des exportations en 1916 et 1917 s'explique par le fait que 
quelques milliers de tonnes de plomb d'oeuvre furent exportées de Trail, C.-B., pour être 
affinées aux Etats-Unis. 

Les importations de plomb en 1917 s'élevèrent à 8,432 tonnes évaluées à . $1,732,428 
et comprenaient certains produits fabriqués de plomb évalués à $190,091 pour lesquel- - 
les aucune quantité équivalente, n'est donnée: En 1916, les importations furent de 13,- 
580 tonnes, évaluées à $2,077,896 et comprenaient des produits fabriqués de plomb, éva-
lués à'$155,278. 



Plomb en saumons. 	 TotaL 	- 

Lies. 	Valeur. 	Lives. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

Importations de plomb, '1915, 1916 'et 1917. 

Culots, débris et 
saumons. Litharge. Barres, feuillards. 

QuinVx. Prix 
moyen. 

Prix 
moyen. Valeur. Prix 

moyen. 

Exercice financier. 
Valeur, Valeur. Quint'x. 

1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911. 
1912 	  
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917 	  

$ 363,855 
155,513 
181,572 
346,516 
495,923 
940,533 
464,117 
590,557 

2, 010, 006 
1,258,284 

958,402 

$4.56 	19,177 
3.12 	14,402 
1.83 	13,412 
2.87  I 17,697, 
2.48 	30,837, 
3.34 19,212 
4 • 14 	14,944 
3-82 	9,615 
4 • 72 	9,125 
6 • 33 	9,850 
8.33 	10,458 

$ 88,338 
49,527 
44,071 
45,674 
55,458 
93,702 
02,527 
41,244 
56,331 
85,686 

111,002 

$ 8:5,557 
57,929 
58,100 
56,049 
65,743 

113,941, 
50,734 
52,525 
89,232 

211,359 
275,919 

79, 673 
49,825 

112,980 
120,591 
199,774 
281,787 
111,995 
154,141 
426,162 
198,658 
115,104 

$ 4.50 
3.44 
3.29 
2.58 
1.80 
4.88 
4.18 
4.29 
6.17 
8.70 

10.61 

17,646 
15,524 
17,019 
15,541 

 17,979 
25,925 
10,009 
10,863 

 15, 798 
27, 672 
28,079 

$4.88 
3.73 
3.41 
3.81 
3.66 
4.40 
5.07 
4.84 
5 • 68 
7.84 
9.83 
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Exportations de plomb, 1910 à 1917, 

Culots, débris, fi  
Barres et feuilla] 
Tuyaux et condu 
Balles et boulets 
Produits fabrlqu 
Plomb pour le tt 
Litharge. 

Total. 
Plomb métalliqu 

mente impor 

1915. 	 1916. 	 1917. 

	

Tonnes. 	Valeur. 	Tonnes. 	Valeur. 	Tonnes. 	Valeur.  
• 

. 	. 

ntes et blocs  	21,308 	$2,010,006 	9,933 	$1,258,284 	- 5,755 	. $958,402 
.cle 	456 	56,331 	. 	492 	85,688 	523 	111,002 
ites 	 73 	8,708 	109 	21,450 	139 	• 	29,502 

	

543 	, 51,890 	39 	6,390 	13 	2,163 
és (a) 	 102,439  	155,278  	190,091 
é 	480 	67,652 	1,073 	193,541 	245 	59,231 

	

790 	89,232 	1,384 	211,359 	1,404 	275,919 

	

 	23,650 	2,386,258 	13,030 	- 1,936,988 	8,079 	1,626,310 
e contenu dans les pig- 
tés de plomb. 	 719 	96,658 	550 	140,908 	353 	106,118 

	

24,369 	2,482,916 	13,580 	2,077,896 	8,432 	1,732,428 
- 

(a) Comprend du nitrate et de l'acétate de plomb; en 1915 250,921 livres évaluées à $23,269, et en 1916 
224,648 livres d'une valeur de $30,445. 

Importations de plomb en saumons, barres, feuillards, etc., et produits manufacturés 
• de plomb. 
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Importations de plomb en saumons, barre, feuillards, etc., et produits manufacturés 
de plomb-Suite. 

Autres 
Tuyaux de plomb. 	Balles et boulets. 	Papier de plomb, 	produits 

' aplomb   
Année fabr. (a). 
civile. 

	

Cents 	 Cents 	 Cents 
Livres. Valeur. 	par 	Livres. 	Valeur. 	par 	Livres. 	Valeur. 	par 	Valeur. 

' 	livre. 	 . 	livre. 	 livre. 

1910 	' 	403,012$  15,365 	3.81 	6,903$ 	311 	4.55 	2,371,136 $117,399 	4.95 1 107,688 
191L 	512,737 	19,426 	3.79 	8,912 	1,053 	11-82 	2,688,211 	134,160 	4.99 	108,012 
1912.....  	688,383 	32,423 	4.70 	477,047 	23,163 	4.86 	3,212,861 	167,716 	5'22 	144,571 
1911.... 	466,753 	21,679 	4.64 	429,656 	19,582 	' 	4.56 	3,475,171 	217,009 	• 6.24 	155,178 
1914 	565,762 	26,282 	4.65 	180,039 	10,542 	5.84 	1,687,029 108,097 	6.41 	99,285 
1915 	145,953 	8,708 	5.97 	1,085,196 	51,890 	4.78 	959,189 	67,652 	7.05 , 	102,439 
1916.. ... 	217,905 	21,450 	9.84 	78,474 	6,390 	8.14 	2,145,854 	198,541 	9.25 1 	124,833 
1917 	 • 	278,207 	29,502 	10-60 	• 25,147 ' 2,163 	8.60 	490,364 	59,231 	12.08 	165,764 

(a) Ne comprend paa le nitrate et l'acétate de plomb en 1915, 250,921 livres, évaluluées à $23,269; en 
1916, 224,648 livres, évaluées à $30,445; et en 1917, 188,008 livres, évaluées à $24,327. 

Importation de céruse, minium rouge et jaune et céruse broyée à l'huile. 

Céruse. 	 Céruse 	 Minium 	Importations 	Cents.  

	

Exercice 	 broyée à l'huile, 	rouge et jaune. 	totales. , 	 par financier. 
Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	livre' 

1907 	7,560,185 $403,941 	512,473$  29,063 	443,905$  30,203 8,516,603 $163,207 	'5.44 
1908 	-- 	2,913,799 119,860 	415,606 	18,429 	638,518 	25,367 3,967,923 163,656 	4.12 
1909 	2,690,575 	95,894 	-730,001 	32,678 	516,032 	25,341 3,036,608 	153,913 	3.91 
1910 	2,076,629 	75,463 • 	811,510 	37,475 	' 881,788 	31,803 3,769,927 	144,741 	3.84 
1911 	1,467,193 	58,335 1,033,732 	46,986 1,571,508 	64,180 4,072,433 169,601 	4.16 
1912 	2,499,725 138,627 	714,362 	37,916 2,E39,767 	113,579 5,753,854 290,122 	5.04 
1913  	1,162,082 	61,424 1,057,683 	59,444 	2,389,460 103,739 	4,609,225 224,607 	4 • 87 
1914  	363,136 	20,279 	546,961 	31,654 1,451,264 	62,073 2,361,361 	111,006 	4.83 
1915 	418,920 	23,393 	169,095 	9,590 1,091,120 	63,675 1,709,133 	99,638 	5.66 
1916 	200,256 	15,746 	59,601 	5,203 1,423,351 119,939 1,683,208 140,908 	8.37 
1917 	200,832 	19,229 	67,383 	6,321 	833,603 	80,568 1,081,580 106,188 	9-63 

Consommation.-La production de plomb en 1917, comme il est dit plus haut, fut 
de 16,288 tonnes; les exportations furent de 7,207 tonnes, ce qui laisse 9,081 tonnes; si 
l'on ajoute ce montant aux 8,432 tonnes d'importations et de produits fabriqués nous 
avons une consommation totale pour le Canada d'au delà 18,000 tonnes, au lieu de 30,- 
000 en 1916 et 46,000 tonnes en 1915. 

Cette estimation de la consommation en 1916 est probablement incomplète en raison 
du fait que de grandes quantités de matériaux, principalement pour les munitions, et 
comPrenant sans doute le plomb, ont été importées à l'usage du gouvernement impérial. 
Ces importations ont été enregistrées en bloc et n'ont pas été classées séparément. Des ' 
informations reçues de sources différentes indiquent que la consommation totale en 1916 
et en 1917, se chiffre à non moins de.55,000 tonnes. 

• Consommation supputée de plomb. 

• 
Année 	Tonnes. 	Armée 	Tonnes. 	Année. 	Tonnes. 

1908 	22,000 	1911.  	28,000 	1914.  	29,000 
1909 	23,000 	1912 	39,000 	1915 	46,060 ' 
1910 	24,000 	1913 	30,,)00 	1916 	55,000 

1917 	55,000 
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Québec. 	 . 	. 

La production de plomb dans la piovince de Québec, durant 1917, se monta à 1,378,- 
001 livres, évaluées à $153,468,  au lieu de 698,760 livres évaluées à $59,485 en 1916, et 
40,401 livres évaluées à $2,262 en 1915. _ Cette production provient entièrement des 
gisements de plomb zincifère de Notre-Dame-des-Anges. 

- 	Ontario. 

La production de plomb dans l'Ontario, en 1917, fut de 1,586,711 livres, évaluées à 
$176,712, au lieu de 685,932 livres évaluées à $58,393 en 1916, et 88,985 livres évaluées à 
$4,983 en 1915. 

Le principal producteur fut la mine de la succession de James Robertson, de Galetta 
et il y eut aussi quelques expéditions de la mine Frontenac, sur le chemin de Perth, et 
de la mine Victoria dans le comté de Victoria. , 

Colombie ,britannique. 	- 	 . 

La production de plomb affiné ajoutée à celle du plomb en minerai exporté se monta 
en 1917 à 29,483,725 livres, évaluées à $3,283,602, contre 39,157701 livres, évaluées à 
$3,333,496 en 1916, une baisse de 24.2 pour cent en quantité et 1.5 pour cent en valeur. 

Presque tout le minerai de plomb extrait des mines de la Colombie britannique est 
fondu et affiné à Trail, C.B. En 1915 et 1916, toutefois, la mine Surprise expédia toute 
sa production, d'une quantité considérable de tonnes, aux Etats-Unis, mais en 1917 une 
petite quantité seulement fut expédiée aux Etats-Unis, la plus forte quantité allant à 
Trail, C.B. 

D'après le ministère provincial des Mines, la teneur en métal des minerais de plomb 
expédiés aux fonderies, en 1917, fut de 37,307,465 livres. , 

Les sommes totales données dans le tableau suivant représentent le rendement de 
plonb dans les fonderies ou ateliers d'affinage qu'il faut distinguer des sommes indi-
quées pour' les mêmes années dans le second tableau et qui représentent les quantités de 
plomb contenues dans le minerai expédié aux fonderies. • • 

En étudiant le tableau de la production par district on verra qu'en 1917 le district 
de Fort Steele a produit environ 35.9 pour cent du total, la mine Slocan, le 31.7 pour 
cent et la Ainsworth, 17.1 pour cent; tandis qu'en 1916 la production fut, dans le même 
ordre 49.6 pour cent, 29.6 pour cent et 16.1 pour cent. 

Colombie britannique: Production du plomb. 

é 	 Prix par 	 - 	 Prix par 
- 	Années. 	Livres. 	Valeur, 	livre, en 	Année. 	Livres. 	Valeur.ivre en 

	

cents. , 	 cents. 

	

I 	 . 

1887 	204,800 $ 	9,216 	' 4'40 1902  	22,536,381 $ 	917,005 	4 . 069 
1888 	674,500 	29,813 	4'42 1903   	18,089,283 	766,443 	4237 
1889 	165,100 	6,488 	' 393 	1904 	  

	

, 	 36,646,244 	1,579,086 . 	4'309 
1890 	e 	 1905  	56,580,703 	2,663,254 	4 107 
1891 	 .. 	..... . 	. 1906 	52,408,217 	2,964,711 	5.657 
1892 	 808,420 	33,064 	4 . 09 	1907 	47,738,703 	2,542,086 	5'325 
1893.  	2,131,092 	79,490 	373 	1908 	43,195,738 	1,814,221 	4'200 
1894 	5,703,222 	-187,636 	3'29 1909 	45,857,424 	1,692,133 	*3 690 
1895 	16,461,794 	531,716 	3'23 	1910 	'32,987,508 	1,216,249 	*3 687 
1896 	24,199,977 	721,159 	218 1911 	23,784,969 	827,717 	:3480 
1897  	38,841,135 	1,390,513 	358 	1912 	35,763,476 	1,597,554 	P1'467 
1893 	31,693,559 	1,198,017 	318 	1913. ... 	....... 	37,626,899 	1.753,037 	:1659 
1899 	21,862,136 	977,250 	4'47 	1914 	36,289,845 	1,625,422 	:4'479 
1900 	62,158,621 	2,760,031 	437 	1915 	45,377,064 	2,541,116 .. 15600 
1901 	51,582,906 	2,235,603 	4'33 1916 	39,157,701 	3,133,496 	:8513 

	

1917 	29,483,725 	3,283,602 :11'137 

'Prix moyens de Toronto pour 1909 et 1910. Pror moyens  de New York pour les années précédentes. 
:Prix moyens de Montréal, cotes fournies par M M. Thos. Robertson Co., Ltd., Montréal, P.Q. 
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Colombie britannique: Production de plomb par district.* 
(Plomb contenu dans le minerai expédié des mines, en livres): 

	

• 	 . 	- 

	

District. 	 1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	• 1915. 	1916. 	1917. 
_ 	 . 	 . 

Cassiar- 
Atlin, .  	 7,260 	 
Skeena, etc 	• 	238,578 	41 512 	6,579  	30,462 	1,077 	 

East Kootenay- 
• Fort Steele 	  17,158,069 18,238,238 18,525,083 24,863,105 26,582,050 24,156,143 13,296,640 

Windermere. etc.   	2,249,237 2,495.255 .... ..... 	216,327 	571,244 1,774,649 
West Kootenay- 	 . 	 

Ainsworth....,. .. .. ..... 	289,009 4,863,894 9,027,861 	8,069,525 3,436,184 	7,841,869 6,395,350 
•Nelson  	1,928,836 2,293,000 1,936,418 2,004,436 	967,775 	4,240,784 2,605,666 
Slocan 	6,705,571 16,944,811 22,648,766 15,233,910 14,925,345 14,415,645 11,808,019 
Revelstoke,etc.....  	5Z2,615 	240,762 	521,771 	128,912 	89,011 	206,741 	395,321 

Yale- 
Yale-Kamloops 	 47,380 	12,690 ' 
Similkameen, etc 	 10,697 
Grand Forks, etc 	29,719  	45,982 	1,678 	7,127 	14,922 	36,548 

Cariboo- 
Omineca 	 156,862 	323,482 	249,279 	224,451 	271,885 

26,872,397 44,871,454 55,361,677 50,625,048 46,503,590 48,727,516 37,307,465 

*Extrait du rapport du ministère des Mines, Colombie britannique. 

Yukon. 
- 

Au cours de ces dernières années, plusieurs exploitations ont été entreprises et ont 
pu, de temps à autre, expédier leurs produits, mais leur développement a été entravé 
par les dépenses excessives de l'installation, de l'achat du matériel et par les frais très 
lourds de transport. • 

Les plus importants travaux d'exploitation, en 1916 et 1917, sont ceux de la localité 
connue sous le nom de "Région de Mayo" au nord de la rivière Stewart. De la mine 
Silver King, sur le creek Galena, on expédia à la fonderie Selby, tà San Francisco, 
environ 1,500 tonnes d'un riche minerai de plomb argentifère. Les expéditions furent 
plutôt maigres en 1917. Ce territoire est, dans le territoire du Yukon, un des plus 
importants districts producteurs d'or de placer, mais de riches 'gisements de filons ont 
aussi été découverts. 

Primes.-Pour encourager l'industrie du plomb, le gouvernement canadien a au-
torisé, en 1901 et en 1903, le paiement d'une prime sur la production du plomb. La loi 
de 1903 prévoyait le paiement, sous certaines restrictions, de 75 cents par cent livres 
de plomb contenu dans les minerais extraits et traités au Canada, et stipulait que, 
quand le prix régulier du plomb d'oeuvre à Londres, Angleterre, excéderait £12 10s. par 
tonne de 2,240 livres, cette prime serait réduite proportionnellement au montant de 
l'exéédent. Ainsi, quand le prix du plomb à Londres s'est élevé à £16 sterling, ou au-
dessus, par tonne, la prime a été supprimée. Comme le prix cil' plomb a été supérieur 
à £16 sur le marché de Londres pendant une grande partie des années 1900 et 1907, les 
primes payées au cours de ces années ont été relativement peu importantes. 

La loi de 1903 stipulait que le paiement de cette prime cesserait à la date du 30 
juin 1908; mais comme une partie seulement des fonds destinés à cet emploi avait été 
utilisée, un nouveau décret a été passé en cette dernière année, fixant le taux de la 
prime à 75 cents par cent livres, ou approximativement £3 10s. par tonne de 2,240 
livres, sujet à la restriction précitée, savoir : quand le prix du plomb à Londres excé-
dera £14 10s., la prime subira une réduction égale à l'excédent. 

La loi de 1908 ayant expiré en 1913, une nouvelle loi a été décrétée, prolongeant 
d'une période de cinq années et sous les mêmes dispositions pour le paiement de la 
prime. Le texte de cette loi et des stipulations qui enrégissent l'application peut être 
consulté dans le "Rapport annuel de la Production minérale pour 1914" et des années 
Précédentes. 
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Il n'y a pas été payé de primes sur le plomb durant l'exercice financier se termi-
nant au 31 mars 1918. 

Etat des primes payées sur le ploinb au cours des exercices financiers 1899-1918. 

30j 
30 
30. 
so , 
30 
30 , 
ao 

' 
Primes nnée finissant au 	 Année finissant au 	Prim. es 	Année finissant au 	Primes  

	

payéws 	 PaYees 	 PaYées 

. 	. 	• 	. 
in 1899    $ 	76,665 	30 juin 1906 	 . 8 	90,196 	31 mars 1911 	$ 	68,065 
. 	1900 	43,335 	31 mars 1907.., 	1,995 	31 '-.. 	1914..... ..... 	. ' 	8.179 
. 	1901 	30,000 	31 	,, 	1908  	51,001 	31 	.. 	1915 	, 3,217 
, 	1902    	31 	,, 	mou 	307,433 	31 	.. 	1916 	59 
, 	1903 	« 	 4,380 	3 E 	.. 	1910. 	.. ... ... 	340,542 	31 	,, 	1917 	 
, 	1901 	195,627 	31 	., 	1911 	248,534 	31 	.1 	1918. 	.. 	„ 
. 	1905.   330,645 	31 	,, 	1912 	, 179, 2M8 	 . 	.. 	 

Total.  	1,979,164 
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MERCURE: 

• Il n'y a eu aucune production de mercure depuis 1897. Les faibles quantités 
extraites en 1895 et 1897 provenaient des gisements de la région occidentale du lac 
Kamloops, J.B. Ces gisenients consistent en veines quartzeuses à poches de cinabre, 
situées dans une zone de roches éruptives décomposées de l'époque tertiaire. 
• La présence du mercure a aussi été signalée ailleurs, au Canada par exemple, dans 

des minerais du district de Cobalt, aux environs de Field, C.B., à ;Sechart, sur la côte 
ouest de l'île de Vancouver. 

Les importations de mercure durant 1917 ont été de 71;608 livres, évaluées à 
$76,332, au lieu de $79,204 livres évaluées à $74,461 en 1916. • 

Production de mercure. 

, 
%nnée civile. 	 Prix Flasques* 	par fl 	Valeur asque 

-- 	 s 
. 	, 	 . 

71 	$ 	33.00 	$ 2,343 
58 	33.44 	1,940 

, 	9 	3b.00 	324 

, 
1895 	  
1896. 	  
1897. 	  

*Soixante-seize livres et demie (761) chacune. 

Importations de mercure. 

. 	 . 
Année civile - 	Livres 	Valeur 	Année civile 	Livres 	Valeur 

1907  	189,841 	$ 82,873 	1913 	219,442 	$ 109,493 
1908 	87,620 	44,030 	1914 	204,229 	97,449 
1909  	285,958- 	147,625 	1915 	184,432 	159,184 
1910  	107,888 	63,450 	1916  	• 79,204 	74,4E1 
1911.- 	118,336 	67,416 	1917* 	71,608 	76,322 
1912.. 	 137,474 	72,171 

" Franc de droit. 
Prix mensuel moyen du mercure.  

(Par flasque de 75 livres.) 

Mois 

New-York 

1916. 

San- 
Francisco Londres I New-York 

1917. 

San- 
Francisco Londres 

Janvier 	  
Février 	  
Mars 	  
Avril.... 	  
Mai.. 	  
Juin 	 
Juillet 	  
Aofit 	 
Septembre 	  
Octobre 	  
Novembre 	 
Décembre 	  

Année 	  

$ 231.50 
28.3.50' 
213.75 
140.78 
95.10 
73.00 
79.80 
74.75 • 
75.50 
79.40 
79.25 
80.00 

125.49 

$ 200.50 
300.63 
223.75 
147.50 
97.50' 

 73.81 
79.90 
75.00 
75.06 
75.80 
75.50 
78.00 

125.25  

£ 16.75 $ 81.04 

	

17.88 	120.90 

	

19.00 	. 113.30 

	

17.75 	115.64 

	

16.50 	105.98 

	

16.50 	84.31 

	

17.30 	107.80 

	

17.50 	115.00 

	

17.50 	112.21 _.. 

	

19.50 	100.94 

	

18.25 	102.50 

	

18.63 	115.90 

17.75,  I 	106.30 

$  80 20  
116.25 

' 112.50 
115.00 
105.00 
86.20 

102.18 
111.10 
110.90 
100.62 
100.75 
111.65 

• • • • • • •• • • • • 

104.36 
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MOLYBDÈNE. 

- La production totale, en 1917, qui représentait la quantité qui avait été payée pour 
les teneurs en MoS2 des concentrés produits, s'élevait à 288,705 livres lesquelles à $1.00 
la livre (l'équivalent approximatif à Ottawa du prix en Grande-Bretagne) vaudraient 
$288,705. La production totale, en 1916, qui représentait les teneurs de M0S2 des . con-
centrés produits; fut de 156,461 livres, lesquelles à $1.00 la livre vaudraient en . tout 
$156,461, alors qu'en 1915 la production fut de 29,210 livres, évaluées à $28,450; et en 
1914, 3,814 livres évaluées à $2,063. 

En 1917, la totalité des expéditions de minerais et de concentrés, selon le rapport 
des producteurs, s'éleva à 1,554.3 tonnes évaluées à $320,006, et il y eut 22,605 tonnes 
de minerai traitées dans les usines de concentration; en 1916, la totalité des expéditions 
fut de 6,530 tonnes, évaluées à $188,316, et 9,106 tonnes de minerai furent concentrées; 
en 1915 les expéditions furent de 216 tonnes évaluées à $28,450, et en 1914, de 16.5 ton-
nes évaluées à $2,063. Quelques petites expéditions avaient été faites précédemment 
en 1902 et 1903. 

Le minerai produit'a été principalement de basse teneur n'ayant que 2 pour cent 
de molybdenite M0S2, mais, il renfermait de petites quantité4 de minerai allant de 2 à 
15 pour cent de 31oS2, et d'un minerai trié à la main d'une teneur encore plus élevée.  • 

Tout le minerai extrait fut concentré dans des usines canadiennes installées dans 
ce but, et fut mis sur le marché comme produits concentrés, comme acide molybdique 
ou molybdate d'ammoniaque ou comme ferro-molybdène, produits pour la fabrication 
desquels deux usines à four électrique furent installées : l'usine de l'Orillia Molybdenum 
Company" à Orillia, et celle de la "Tivani Electric Steel Company" à Belleville; toutes 

- deux dans Ontario. 
Les usines à concentration sont les suivantes:' 

American Molybdenite Co., comté de Haliburton, Ont. 
Dominion Molybdenite Co. Ltd., à Quyon, Québec. 	. 
International Molybdenum Co., à Renfrew, Ont. 
Usine de la Division des Mines, Ottawa, Ont. 
Renfrew Molybdenum Mines, Ltd., à St-Patrick, comté de Renfrew, Ont. 

La production mondiale des minerais de molybdène, en 1917, fut beaucoup plus 
considérable que celle de toute année précédente, la production pour le Canada, comme 
il est dit plus haut, étant de plus de 144 tonnes. 

En 1916, la production canadienne dépassa 78 tonnes, tandis qu'on attribuait à 
l'Australie une production de 123 tonnes et à la Norvège, environ 112 tonnes. • 

La Commission canadienne des Munitions de Guerre dans son premier rapport 
annuel récemment publié, a donné des renseignements très intéressants sur l'industrie 
de la molybdénite ainsi que le fait voir la citation suivante: 

"En 1911, la production du monde entier vint principalement de l'Australie qui 
produisit, dit-on, jusqu'à 121 tonnes. La Norvège produisit 2 tonnes I  et le 'Canada, 
de fait, rien. En 1914, le ministère des 'Mines reprit la question et fit, dans ses labora-
toires de préparation mécaniques, des expériences sur la concentration des minerais de 
molybdène. Au printemps de 1915, le ministère fut en état d'offrir ses services à la 
Commission impériale des Munitions afin d'obtenir des provisidns de ce minerai pour le 
cas où les autorités de l'Empire en auraient besoin. Pendant plusieurs mois on fit com-
prendre à ces autorités qu'il était fort désirable que la production de ce minerai fut en-
couragée; mais ce ne fut que dans les premiers mois de 1916 que la Commission impé-
riale des Munitions fut autorisée à acheter une quantité assez considérable de molybdé-
nite au Canada. _ . . 

" La situation à ce moment se trouvait être qu'un très petit nombre des localités 
connues étaient développées au point de fournir une production quelconque, et qu'il n'y )  
savait pas de facilités pour exploiter et concentrer, de telle sorte que la— Commission im-
périale des Munitions, devait demander sa coopération au ministère des Mines. 'Le mi-; 

- 'L'usine de l' American Molybdenite Co. ne fut prête à fonctionner qu'au commencement de 1918. 
L'usine de la International-Molybdenite Co. traite les minerais à façon aussi bien que les siens propres, et la 
division des Mines ne traite que les minerais à façon. 

MMIMI■ 
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nistère répondit à cet appel en-  convertissant son laboratoire d'essai des minerais en une 
véritable usine à produise marchande, et, pendant 1916, d'une quantité d'environ 2,300 
tonnes de minerai reçues de diverses localités, on produisit 40.5 tonnes de concentrés de 
molybdénite qui furent livrées à la Commission impériale des Munitions aux prix offi-
ciel pour l'empire de $1.09 par livre de pure molybdénite f.o.b. Ottawa. Pendant l'an-
née 1917, la division traita 1,600 tonnes de minerai brut, produigant 31-4 tonnes de mo-
lybdénite sous forme de concentrés. 

" Depuis le commencement de la guerre jusqu'à la fin de 1917, la molybdénite, le 
molybdène métallique, ses alliages et sels, furent soumis à. un embargo au Canada, qui 
en interdisait l'exportation à aucun autre pays en dehors de l'Empire britannique. 
Toutes les ventes de minerais dans l'Empire faites au gouvernement impérial se ba-

.saient sur le prix officiel de 105 ah. par chargement (1 pour cent d'une grosse tonne) 
du minerai Pur rendu f.o.b. à Liverpool. - 

`=Les prix dans les pays situés en dehors de l'Empire furent toujours plus élevés 
que les prix cotés officiellement. Le prix courant aux Etats-Unis, en 1917, était appro-
ximativement de $2.25 là livre du minerai pur livré au chantier de l'acheteur. Les 
producteurs canadiens prétendaient que cette différence de prix favorisait indûment 
la production des pays en dehors de l'Empire. Le gouvernement britannique, toute-
fois, se procurait tous ses approvisionnements de guerre au dedans de l'Empire et les 
prix élevés, aux Etats-Unis s'expliquaient par la pénurie relative de toutes ces choses. 

"L'installation de la nouvelle industrie des alliages de fer au Canada est impor-
tante. Le Canada, grâce à l'abondance de son énergie hydro-électrique, devrait jouer 
un rôle important dans la production—au moyen de fours électriques—de toutes les 
espèces d'alliages de fer. 

"On éprouva quelque difficulté à faire accepter aux autorités impériales le ferro-
- molybdène en place des matières brutes. On avançait que les fondeurs anglais étaient 

outillés pour traiter les minerais, conséquemment qu'il était inutile d'introduire 
d'autres usines au Canada. On répondit à cette objection en faisant valoir qu'il serait 
fort désirable de fabriquer cet alliage de fer dans ce pays parce que cela permettrait 
au producteur canadien de faire de plus grands profits dans cette industrie. 

"En 1910 le molybdène métallique .se vendait environ $1.50 la livre, tandis que le 
prix actuel de ferro-molybdène, contenant 50 à 70 pour cent de molybdène se vend à 
$4.00 la livre du contenu de molybdène." 

"Dans les arts de la paix, le métal a trouvé son emploi comme entrant dans la 
composition des outils d'acier bien que son rival, le tungstène, dont la production était 
déjà établie, ait été préféré dans ce but. Les aciers au molybdène sont utilisés dans 
la fabrication des automobiles, et l'on espère que l'attention des sidérurgistes se diri-
gera désormais du côté d'un emploi plus étendu de ces alliages spéciaux. Les fils de 
molybdène sont utilisés dans la fabrication des lampes électriques et, en proportion 
moindre, dans le commerce des instruments des diverses sciences. Les sels de molyb-
dène constituent de précieux réactifs chimiques et sont aussi employés pour colorier 
la poterie." 
_ »"Au moment actuel des principaux producteurs du Canada sont: La Dominion 

Molybdenum Co., Ltd., Quyon, Québec', qui écoulait la plus grande partie de ses pro-
duits, jusqu'à la fin de 1917; à la Conimission impériale des Munitions; la Renfrew 
Molybdenum Mines, Lid., Mont St-Patrick, Ontario, qui exporte toute sa production 
en France. La Dominion Molybdenite Company vendait ses produits à la Commission 
impériale des Munitions sous la forme de ferro-molybdène fabriqué dans les fours 
électriques des hauts fourneaux situés à Orillia et Belleville, Ontario." 

"Une autre mine qui n'a pas été développée au même point que celles de la 
Dominion ou de la Renfrew, est celle dont le propriétaire est la Wood Molybdenite Co., 
Ltd., située là Squaw Lake, comté de Pontiac, Québec, à quelque 30 milles au nord de 
Shawville. Cette compagnie promet de livrer ses produits avant la fin de la présente 
année." 

1 Rapport sur les gisements de molybdénite de la mine Moss. Quyon, Québec, "par Charles Camsell''. 
Rapport sommaire de la Commission géologique pour 1916. page 207, et le rapport sur les gisements de 
molybdénite du district de Quyon, Québec, 'par le Dr M.-E. Wilson , Canadian Mining Journal, mars 
1918, pages 78, 79". 

64724-7 - 
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"Il y a des mines dans la C.olombie britannique, l'Ontario, la province de Québec, 
la Nouvelle-Ecosse, qui ont donné, un peu de minerai, tandis que d'autres ne sont que 
de simples prospects. Parmi celles-ci on peut mentionner la Molybdenum 3Iining and 

- Reduction Co., Ltd., à Alice Arm, Observatory Inlet; la mine Moly, à Lost Creek, et 
la mine Swanson à Gray Creek dans la division minière Nelson; la mine Index', de 
la division minière de' Lilloet, le tout en Colombie britannique. D'autres découvertes 
moins importantes ont été faites à IStave Lake, Pitt River et Grand Prairie. Dans 
l'Ontario Une modeste production vient de la mine Spain, comté de Renfrew; de la 
mine Chisholm, comté d'Addington; de la mine Lilloet-Burrows, comté d'Haliburton; 
de la mine Horscroft, comté de Victoria; de la mine O'Brien, comté de Renfrew, et 
de quelques autres. Dans la province de Québec, il y a les mines Chaput et Hughes, 
Davis, Chabot, et Chatelain, toutes dans le comté de Pontiac. Dans la Nouvelle-
Ecosse, des mines ont été développées à New Ross, comté de Lunenburg, et à Gabarus 
Bay, Cap Breton, et quelques -expéditions se firent de leurs produits. L'attention s'est 
tout récemment portée vers certains gisements dans le Manitoba, plus particulièrement 
vers ceux dans le voisinage du lac Falcon 2 . 

Conformément à la décision du gouvernement canadien que les exportations de 
molybdénite et de tungstène seraient soumis à une license pour être expédiées en-
France et aux Etats-Unis, les laboratoires d'essais du ministère des Mines ont été 
invités à entreprendre le broyage à façon des minerais -de molybdénite pour différents 
clients particuliers, mais les chargements ne seront reçus que jusqu'au 31 juillet 1918, 
afin que les exploitants aient l'occasion de tirer parti des avantages du marché améri-
cain et du français, pendant qu'ils construisent leurs propres usines de concentration. 

Les minerais à façon seront achetés sur le pied des prix suivants: 

Tarif des prix. 

Qui règle le traitement des minerais et des concentrés de molybdénite expédiés f.o.b. 
à l'usine des essais du Dominion, Ottawa. 

Les paiements se.feront aux conditions suivantes: 
(1) D'après les résultats d'analyse d'échantillons séchés à 212 °  F. _ 
(2) L'humidité sera défalquée.' 

. 	(3) Les frais de traitement seront $5.65 par tonne de 2,000 livres d'huile brute. 
(4) La valeur de la molybdénite (MoS2) sera $1.00 par livre rendue à Ottawa, sauf 

avis contraire. 
(5) Les paiements ne se feront que pour la molybdénite seule. On'ne paiera rien 

pour la molybdénite ou la wulfénite. 
(6) Les paiements seroje calculés comme suit: par tonne de 2,000 livres, minerai 

sec ou concentré, livré sur les voies de garage, aux laboratoires d'essais de la division 
des Mines, Ottawa: 

- 
Pour minerais de molybdénite contenant:— 

(a) Entre 0 . 5 % et 1 0% inc. pour 70% de la teneur totale du molybdénite. 
(b) 1 . 0 % l• 5% 	78% 
(e) ,, 	j • 51% e 2 . 0% 	e 	84% 
(d) % 2 . 5% 	87% 
(e) 2 . 51% e 3 . 0% 	90% 
(t) 	3'0 %  	- 92% 

, 1 "Rapport sur la mine de molybtlénite Index, Lilloet, C.B." par le Dr C.-W. Drysdale, rapport som-
maire de la Commission géologique du Canada, 1916. 

2 "Report on the Molybdenite Depoeits at Falcon lake, Eastern Manitoba", par J.-S. Delury. Cana-
dian Ilining Journal, ler décembre 1917. 
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Estimation de la production mondiale de molybdène en 1915.* 
.. 	 Estimation 

Minéraux ' 	Quailtité ' 	du pour cent 
Pays. 	 métalliques. 	petites tonnes). 	moiydbdu  èae.  

- 

• 	 „ 	 - 
Canada 	 .    Molybdénite 	14•3 	50 
Nouvelles Galles du Sud ...... ... 	n 	 35-5 	• 	51 
Norvège. 	 87-0 	45 
Pérou 	 n 	 3-0 	49 
Queensland. 	, 	 n 	 109-0 	54 
Espagne 	 -   Wulfénite 	29-0 	20 
Etats-Unis.     MolybdénitE 	et 	3,498-0 	- 	2-6 

wulfénite. 

_. • Estimation préparée par Frank L. Hess. du Service géologique des Etats-Unis, "Mineral Resources", — 
Etats-Unis, 1915, p. 810.. 

64724-71- 
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- NICKEL. 
La production du nickel, en 1917, s'éleh à 84,330,280 livres, évaluées à $33,732,112, 

contre 82,958,564 livres, évaluées à $29,035,497 en 1916, soit une augmentation de 1.6 
pour cent sur la production de 1916 et de 21.4 pour cent sur celle de 1915. 

On a extrait, en 1917, 1,509,84f tonnes de minerai; les travaux de fonte ont donné: - 
 1,453,661 tonnes qui ont produit 78,897 tonnés de matte Bessemer contenant approxima-

tivement 41,887 tonnes de nickel et 21,196 tonnes de cuivre. - La valeur nette de la matte 
au dire des exploitants, a été de $12,004,141, chiffre, basé sur le prix moyen de 7.15 
cents par livre pour le cuivre et de 10.71 cents; pour le nickel. Le rendement moyen 
de métal de matte, provenant des minerais traités a été de 2.881 pour cent de nickel et 
de 1.458 de cuivre, contre 2.714 pour cent de nickel et 1-474 de cuivre en 1916, et 2.675 - 
pour cent de nickel â 1.541 pour cent de de cuivre en 1915. - 

Production du nickel. 

— 	 1913. 	. 	. 1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

• 
Minerai extrait 	 Petiteétonn. 	781,697 	1,000,364 	1,361,048 	1,566,333 
Minerai fondu 	 ., 	823,403 	• 	917,053 	1,272,283 	1,521,689 	1,453,661  __. 
Matte Bessemer extraite-- 	,, 	 47,150 	46,396 	67,703 	80,011 	78,897 
Teneur en cuivre dela matte. 	is 12,938 	14,448 	19,608 	22,430 	21,196 
Teneur en nickel de la matte. 	,. 	

-
21,838 	22,759 	34,039 	41,298 	-41,887 

Valeur de la matte. 	87,076,945 	$7,189,031 	$10,352,344 	$12,110,333 	$12,004,141 
Salaires payés aux mineurs et fondeurs.. 	$3,291,956 	$3,096,911 	$3,555,912 	$1,841,662 	$5,438,830 
Hommes employés  	 3,486 	3,379 	4,033 	4,656 	4,517 

Production annuelle du nickel. 

Pri x 
moyen 

par 
livre. 

40 
40 
42 
45 
43 
36 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
40 " 

Année civile.. 

1889 (a) 	 
1890 	 

- 1892 	  
1893 	, 	 
1894 	  
1895 	  
1896 	 - 	 
1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902. 	  
1903. 	  

Livres de 
nickel en 

matte 
expédiées. 

830,477 
1,435,742 
4,035,347 
2,413.717 
3,982,982 
4,907,430 
3,888,525 
3,397,113 
3,997,647 
5,517,690 
5,744,000 
7,080,227 
9,189,047 

10,693,410 
12,505,510 

Prix 
moyen 

par 
livre. 

60 
65 
60 
58 
52 

35 
"35 
35 
33 
36 
47 
50 
47 
40 

Valeur. 

$ 498,286 
933,232 

2,421,208 
1,399,956 
2,071,151 
1,870,958 
1,369,981 
1,188.990 
1,399,176 
1,620,838 
2,067,840 
3,327,707 
4,594.523 
5,025,903 
5,002,204 

Année civile. 

1904 	 

1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 	 
1911 	 
1912 	 
1913 	 
1914 	 
1915 	 
1916 	 
1917. 	 

Livres de 
nickel en 

matte 
expédiées. 

10,517,883 
18,876,315 
21,490,955 
21,189,793 
19,143,111 
26.282,991 
37,271,033 
34,098,744 
41,841,512 
49,676,772 
45,517,937 
68,308,657 
82,958,564 
84,330,280 

Valeur. 

$ 4,219,153 
7,550,526 

- 8,948,834 
9,535,407 
8,231,538 
9,461,877 

11,181,310 
10,229,623 
13,452,463 
14,903,032 
13,655,381 
20,492,597 

•29,035,497 
33,732,112 

(a) D'après les expéditions faites par chemin de fer. 

Le minerai de cuivre nickélifère est réduit dans les hauts fourneaux et conver-
tisseurs en une matte Bessemer renfermant de 77 à 82 pour cent des métaux combinés; 
en 1917, elle avait en moyenne 50.6 pour cent de nickel et 26.9 pour cent de cuivre, 
contre 51.6 pour cent de nickel et 28.0 pour cent de cuivre en 1916; 50.3 pour cent de 
nickel et 29.0 pour cent de cuivre en 1915; 49.0 et 31.1 pour cent de part et d'autre en 
1914; et 52.7 et 27.4 de part et d'autre en 1913.. 

Pour la production du "monel metal" une matte spéciale est produite 'avec des 
teneurs d'environ 22 pour cent de cuivre et 58 pour cent de nickel, laquelle matte est 
comprise dans le total donné. Le "monel metal" est produit directement à partir de 
tette matte sans affuaage intermédiaire soit du nickel soit du cuivre. lin article sur 
"Les produits fabriqués de l'alliage nickel-cuivre, cuivre nickélifère, de l'acier ou 
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acier Nicu" par G. M. Colvocoresses, fut lu à la séance annuelle du Canadian Mining 
Institute, en mars 1918. Des essais pratiques des procédés sont, dit-on, faits actuelle-
ment près de Sudbury. 

L'industrie basée sur l'exploitation et le traitement métallurgique des minerais 
de cuivre nickelifère du district de Sudbury (Ontario) est parmi les plus importantes 
du Canada. Il se fait non seulement une production considérable de cuivre, mais celle 
du nickel qui est le produit de première importance, fournit une proportion très 
grande de sa consommation mondiale. L'abatage qui s'est fait en ces dernières années 
a considérablement accru les réserves connues de ce métal dans le district. Ces gise-
ments de cuivre nickelifère ont fait l'objet de rapports spéciaux de la division des 
Mines et de la Commission géologique, à Ottawa, et du Bureau des Mines de l'Ontario, 
à Toronto, et récemment de la Commission royale du Nickel, de l'Ontario.' - 

"On obtient maintenant du nickel •métallique affiné aux ateliers canadiens d'affi-
nage, mais seulement en petites quantités, et comme sous-produits dans l'opération 
de la fonte et de l'affinage des minerais contenant 'à la fois de l'argent, du cobalt et du 
nickel; ces fonderies ayant fourni de l'oxyde de nickel depuis plusieurs années. En 

, 1915, on obtint, dit-on, pour la première fois, du sulfate de nickel. Une quantité con-
sidérable de nickel est probablement contenue dans les minerais exportés pour la fonte, 
et pour lesquels les mines expéditrices ne reçoivent aucun paiement, aussi est-il im-
possible d'en établir le montant. 

Le contenu de nickel récupéré des minerais d'argent-cobalt-nickel en 1917 fut ." 
estimé à 556,961 livres, contre 361,702 livres en 1916. et 231,634 livres en 1915. 

La production du nickel métallique, en 1917, a été de 265,896 livres évaluées à 
$108,334 contre 79,360 livres d'une valeur de $31,538 en 1916; celle de l'oxyde de nickel 
et de sulfate de nickel a été de 657,549 livres évaluées à $122,963, contre 558,868 livrés 
d'une valeur de $101,538 en 1916. 
• Les compagnies qui font l'extraction et la fonte des minerais de nickel sont: 

La Canaclian Copper Cornpatiy, succursale de l'International Nickel Company, 
avec fonderie à Copper-ClifF, Ontario, et atelier d'affinage à Bayonne, New-Jersey. 
Cette compagnie installe un nouvel atelier d'affinage à Port-Colbome, Ontario, qui 
Commencera à travailler au mois de juillet 1918. 

La Mond Nickel Company, de Londres, Angleterre, avec fonderies à -Coniston, 
Ontario, et .stelier d'affinage à Clydach, Swansea, comté de Galles. 

La British American Nickel Corporation,, Ltd., qui inaugura, vers la fin de 1916, 
une fonderie à la mine Murray et une affinerie près du lac Deschênes en 1918, et bien 
qu'elle ne fit pas d'envois progressa activement. 

L'Alexo Mining Company, Ltd., qui exploita sa mine à Porquis Junction sur 
l'embranchement Porcupine du chemin de fer du Timiskaming et Northern Ontario, 
et ses minerais de nickel cuprifère ont été expédiés à la fonderie de 31ond, à Coniston. 

Le nickel fut récupéré comme sous-produit, dans les fonderies des compagnies 
suivantes: 

• The Coniagas Reduction Company, Thorold, Ontario. 
The Deloro Smelling and Refining Co., Deloro, Ontario. 
The Metals Chemical Co., Ltd., Welland, Ont. 
Prix.—Le prix du nickel affiné, à New-York; tel qu'il fut publié par l'Engineering 

and Mining Journal se maintint entre 45 et 50 cents la livre jusqu'en mars. Du 7 
mars au 8 août le prix alla de 50 à 55 cents et pendant le reste de ,l'année il se maintint 
à 50 cents la livre pour les catégories ordinaires. . 

Le nickel électrolytique fut de 5 cents plus cher par livre. 

Rapport sur les gisements de cuivre et de nickel de Sudbury, Ont., par A. E. Barlow, Corn 
mission geologique, Canada, n° 873, 1901. 

The Sudbury Nickel Region, par A. P. Coleman, Ph.D., bureau des Mines, vol. XIV, partie 
IV, 1904. 

L'industrie du nickel, se rapportant spécialement à la région de Sudbury, Ont., rapport par 
A. P. Coleman, Ph.D., division des Mines, Ottawa, n° 170, 1913. 

Rapport de la Commission royale du nickel d'Ontario, avec annexe, Toronto, 1917 



Année civile. 

1911 	 
1912 	 
1913 	 

1915 	 
1916  - 
1917 ..... 	. 

Lires. 

32,619,971 
.41,221,860 
49,459,017 

, 46,528,327 
66,410,442 
80,411,700 
81,272,400 

Valeur.' 

$ 3,676,396 
4,661,758 
5,195,560 
5,149,427 
7,391,446 
8,662,179 
8,708,6511 

Cents 
par 

livre. 

11.27 
10.54 
10.50 
11 •07 

. 11.13 
10.77 
10.72 

179,367 

713,072 
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Le prix du nickel en Europe, en 1917, tel qu'il est donné par le London Mining , 
- Journal fut coté pendant toute l'année à £225 là grosse tonne, ou 48.9 cents la livre 

pour l'exportation. Les prix du marché canadien furent de £225 jusqu'à la première 
semaine de juin. Du 9 juin jusqu'à la fin de l'année le prix fut de £190 à £220, ou de 
41.3 à 47-8, cents la livre. 

En 1916, le prix se' maintint à £225 toute l'année. 
Exportations et importations.—Les exportations de nickel en 1917 s'élevèrent à 

81,272,400 livres, évaluées à $8,708,650, contre 80,4.41,700 livres, évaluées à $8,662,179 
en - 1916. 

Les importations de nickel en 1917, furent évaluées à $519,064 et comprenaient du 
nickel en lingots, en barres, en feuilles, etc., 853,845 livres évaluées à $369,346; et ou-
vrages fabriqués en nickel, évalués à $149,718. En 1916  les importations étaient éva-- 
luées à $414,410 et comprenaient du nickel en lingots, en barres, en feuillards, etc.  892,-
4&6 livres évaluées à $325,326; et produits fabriqués en nickel évalués à $89,084. 

n y a aussi une importation considérable d'articles nickelés. 

411 

Exportations de nickel depuis 1903. 

Année vile. 

1904 	 
1905 	 

- 1906 	 
1907 - 	 
1908.   

e 	 1909 	- 	 
1910 .. 

;  

Cents 
Valeur. 	par 

livre. 

12, 699, 227 $ 1,116,029 	8.78 
11, 233, 869 	1, 091, 349 	9 •71 
17,318,059 	1,569,693 .9.06 
20, 653, 845 	2, 042, 965 	9.89 

- 19,376,333 	2,280,374 11.76 
19,419, 893 	1, 866, 624 	9.61 
25,616,398 	2,676,483 10.45 
36,014,782 	4,030,040 11.19 

Livres. 

Importations de nickel, d'argent-nickel et de maillechort, 1916 et 1917. 

Nickel, argent-nickel, maillechort, en lingots ou en 
blocs 	 

Nickel, argent-nickel maillechort, en barres et :ba-
guettes, bandes, feuilles ou plaques 	  

Produits manufacturés de maillechort, de Nevada, 
et d'argent-nickel 	  

1916. 

Livres. 	Valeur. 

$ 66,515 

258,811 

89,081 

414,410 

Livres. 

1917. 

$ 123,976 

245,370 

149,718 

519,061 

Valeur. 

• 303,853 

549 992 

Eu égard aux exportations considérables de nickel du Canada aux Etats-Unis et à 
l'a-ffinage qu'il subit dans ce dernier pays, un tableau de ces importations aux Etats-Uni& 
et des exportations de nickel des Etats-Unis, offre un intérêt particulier et se trouve 
consigné dans la compilation du "Foreign Commerce of the United States." 

La valeur des exportations des Etats-Unis a varié de 38 à 48.8 cents la livre, avec 
une moyenne, en 1917, de 40.7 cents par livre, tandis qu'en 1916 elle variait de 37 à 
46 cents par livre, avec une moyenne de 38.7 cents, et en 1915, de 34 à 43 cents par 
livre, avec une moyenne de 38 cents par livre. 
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13.62 

39.02 
40.88 
43.54 
38-76 
37.13 
44-43 
40-70 
48.80 

De 

Belgique 	  
Franc ...... 	  
Norvège 	  
Canada (a) 	 
Océ nie-Poss. française 	 

-Australie 	 
Pérou 	  

Totaux 	  

Etats-Unis: Importations et exportations de nickel.* 

1916. 1917. 

Cents 
par 

livre. 

Cents 
Par 

livre. 
Quantité. Valeur. Quantité. Valeur. 

Importations aux Etats-Unts- 
Minerai et matte.Grosses tonnes. 
Teneur en nickel 	 livres. 

Exportations des Etats-Un:s- - 
En France 	  livres. 
En Italie 	  
En Hollande 	 
En RuHsie d'Europe... 	 
En Royaume-Uni 	 
En Japon. 	 
En Russie d'Asie.. ... . 	 
En autres pays 	 H 

33-78 

59,741 
72,611,492 

2,823,132 
2,715,521 
-523,463 

7,767,875 
16,674,487 

245,920 
1,148,346 
1,505,247 

33,404,011 

} $9,889,122 

- 1,101,813 
1,110,035 

. 227,910 
3,010,599 
6,191,029 

109,268 
' 	467,328 

734,511 

12, 952, 493 

61,053 
75,510,793 

1,232,142 
5,470,042 

168,000 
14,409,272 

275,018 

411,938 

21,996,412 

} $9,612,400 

562,105 
2,392,711 

61,700 
5,579,603 

134,172 

207,221 

8,940,512 

12-73 

45.62 
43.74 

38-51 
38.72 
48 • 79 

46-sa 	. 

40 • 65 

*Extrait du "Foreign Commerce of the United States," déc. 1917. 

Importations de minerai de nickel et de matte aux Etats-Unis durant les exercices 
financiers suivants, finissant le 30 juin.* 

1914. 	 1915. • 	 1916. 	 1917. 
---- 	 , 	 
Tonn. 	Livres. 	Tonn. 	Livres. 	Tonn. 	Livres. 	Tonn. 	Livres. 

, 
1,243 2,037,003 	242 	317,971 	  

	

297 	514,828 	 .  
3 	5,040 	366 	530,704 	 

33,174 11,507 255  29,592  36,607,235 52,742 64,622,286 56,603 70,733,737 
	 - 	2,618 2,391,922 	409 	1'S7,805  

	

601 	539,109 1,329 1,268,084 3,120 2,912,298 
 	• - 	 1 	118 	  

36,420 43,549,303 30,801 37,993,019 56,9E7 68,797,238 60,132 74,038,840 

* Extrait des rapports sur le commerce et la naviation dffl Etats-Unis, Département du Cali nm•ce 
Washington, D.O. 

(a) Valeurs : en 1914, 83,621,480; en 1915, $1,788,145; en 1916, $8,596,921, et en 1917, $9,219,634. 
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Exportations de nickel, d'oxyde et de matte de nickel, des Etats-Unis, au cours des 
exercices financiers suivants finissant au mois de juin. 

(En livres). 

. 	Destination à 	1911. 	' 1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 
- 

, 
Autriche-Hongrie 	134,400 	672,013 	67,200 	 .  
Belgique 	 551,740 1,719,285 1,230,274 	210,612 	  
Danemark 	 43,830 	2,174 	28,051 
France   	3,765,510 5,579,335 4,197,110 4,419,663 3,210,980 1,871,595 2,336,684 
Allemagne ..... . . .... ... 	1.902,393 2,527,273 	2,346,325 11,084,366 	1,036,242  	1,168,056 
Italie  	604,938 1,321,733 	1,075,303 1,276,905 2,365,177 	1,880,661 	5,471,426 
Hollande  	8,205,836 7,584,653 9,164,012 2,376,216 	22,033 	139,300 	506,588 
Norvège 	 . 	 , 	 31,158 	34,460 	33,614 
Portugal .‘ 	 66,520 
Russie d'Europe 	 7,250 	186,626 4,082,280 5,371,089 4,917, 075 
Espagne 	700 	112,450 	158 
Suède 	 367,696 	313,958 	28,554 
Royaume-Uni- 	 , 

Angleterre. 	1342,714 3,019,833 2,334,815 2,171,511 	8,535,418 7,973,478 10,024,301 
Ecosse..-. 	.... 	... 	..... 	3,114,166 	5,970,045 	6,878,264 	5,433,081 	7,817,384 	6,113,198 	5,820,442 

Amérique du Nord- 
Canada  	8,926 	3,373 	16,379 	42,529 	52,949 	11,646 	27,169 
Cuba 	 10 	34,410 
Mexique.. . 	.. - .... 	40  	1,779  	249 
Indes occidentales (bri)... 	.., 	. 	... 	............... 	.... 	... 	... 	300 	  
Indes (hollandaises) 	 10 	 

Amérique du Sud- 
Brezd 	 1,796  	473 	7, 623  
Chili 

	

	 100 	101 , Colombie 	32  	70 ' 
Asie- 

Indes britanniques 	411 	 
Chine 	• 	 ._ 	 6,720 

	

. 	  Hong Kong 	 13,899 
Japon.  	 1,957 	4,005 	5,447 	2,028 	308,444 	597,257 	237,944 
Russie d'Asie.  	1,423,030 1,226,990 	 

Dcéanie-- 
Australie britannique et . 

Tasmanie .. 	.... 	.... 	1,330 ...... 	... 	829  	22,400 	679 	217,280 
Des Philippines 	 56 	1,510 

18,947,810 26,561,990 27,881,277 28,895,242 29,599,612 25,649,995 31,005,606 

" Extrait des rapportb sur le commerce et la navigation des Etats-Unis, Département du Commerce, 
Washington, D.C. 

Primes sur le nickel affiné et sur les oxydes de nickel.-Aux termes de la "Loi con-
cernant l'affinage des métaux, 1907" de la province d'Ontario (7 Edw. VII, chapitre -
XIV), le payement d'une prime a été autorisé sur le nickel, le cobalt, le cuivre et Par. 
senie, sous certaines conditions et restrictions, pour une période de cinq années après le 
vote de la loi (avril 1907). En mars 1912, cette loi fut amendée pour une nouvelle 
période de cinq années. La loi expira en avril 1917 et ne fut pas renouvelée. 

Le trésorier de la province peut, conformément aux dispositions de tels règlements 
édictés de temps à autre -à ce sujet par le lieutenant-gouverneur en conseil, pour cha-
que année aux affineurs des métàux ou des composés de métaux ci-après spécifiés, des 
extraits de minerais de provenance provinciale et affinés dans la province, une prime sur 
chaque livre de ces métaux ou composés ainsi affinés, de la valeur suivante: 

Catégorie 1. Sur le nickel raffiné ou sur l'oxyde de nickel raffiné, 6 cents par livre 
de nickel métallique net ou de nickel contenu dans l'oxyde de nickel; mais si une prime 
a déjà été payée sur un produit de forme quelconque de nickel, ce dernier ne béné-
ficiera, sous aucune autre forme, d'une nouvelle prime, et le montant total des primes 
payées sur les produits de nickel ci-dessus mentionnés ne devra excéder $60,000 par 
année. 



158 
43 

236 
532 
331 
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- PLATINE ET PALLADIUM. 

Dans les dernières années, la source principale de production du platine au Canada 
s'est trouvée dans les placers graveleux de la Colombie britannique, spécialement ceux 
du district de Similkameen. 

Pendant l'année 1917, le rendement connu de platine a été de 57 onces de platine 
brut évaluées à $3,823, au lieu de 15 onces évaluées à $600 en 1916 et de 23 onces éva-
luées à $1,063 en 1915. Il est probable que la production du platine soit considérable-
ment plus élevée qu'il est rapporté ici. En examinant bien attentivement les importa-
tions du Canada aux Etats-Unis, telles que données par le département du Commerce 
des Etats-Unis, et les exportations du Canada aux Etats-Unis, telles, que données par 
le ministère des Douanes du Canada, on constate que des quantités beaucoup plus gran-
des sortent du pays. Les exportations canadiennes dans les années passées compre-
naient le vieux platine et les débris de même que les minerais de platine. 

Les exportations du Canada aux Etats-Unis ont été, en 1917, de 136 onces de con-
centrés, etc., évaluées à $11,309, et 195 onces de rebuts évaluées à $18,290, soit un total 
de 331 onces évaluées à $29,599 au lieu de 532 onces évaluées à $41,945 en 1916 et de 
236 onces évaluées à $11,052 en 1915. • 

Production annuelle de platine. , 

_ 
' 	 - 	- 

()nee8de 
Année. 	Valeur. 	Année. 	:Videur. 	Année. 	 Valeur. 

	

métalbrut. 	 1 
_ 	 

L887 ....... .... 	8 	5,600 	1895 	$ 	3,800 	1904 	8 	10,872 
L888  	 ' 6,000 	1836.  	750 	1905 	500 
L889  	3,500 	1897 	1,6 00 	1906 	 ' 
L890 ...... 	.. 	.. 	4,500 	1898 	1,500 	1907-1912  	.. 

1891 ... 	...... 	. 	10,000 	1499.... 	.. -... 	825 	1913 	18 	489 
[892 .... 	. 	..... 	3,500 	1900. 	... 	..... 	..... 	.... 	. 	1914 	  
[893.. .... : . 	.. 	1,800 	1901 	457 	1915 	23 	1,063 
[894  	' 	950 	1902 	46,502 	1916 	15 	.600 

1903 	33,345 	1917 	57 	3,822 

• Voir "Palladium." 
" Voir explication dans le texte. 

Production "annuelle de palladium. 

Onces. Valeur. 

4,411 
3,177 

952 
1,5e2 

314 
(a) 

$ 86,014 
61,952 
18,564 
28,116 

5,652 

1902 Palladium 	  
1903 	. 
1904 	. 
1905Métauxdugroupeplatine 	  
1906 	. 
1907-1917. 	, 	 

(a) Voir explication dans le texte. 

, 	Eiportations de platine. 

Once-s.' 

242 
43 

466 
2,254 

39 
92 

Onces. Année. 

1907. 	. 	  
1908 	 
1909 	 
1910. 	  
1911 	. ....... 
1912. 	 

Valeur. 

$ 4,864 
937 

2,118 
62,776 

• 1,961 
3,821 

Année. 

1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917 	  

Valeur. 

8 	7,929 
2,161. 

11,052 
41,945 
29,599 



f Année civile. 

1907. 	  
1903 	 -  
1909 	  
1910 	  
1911 - 	  
1912.. 
1913. 	  
1914 ..... ........ 	....... 
1915 	 
1916 	  
1917 

. 196 	, 

Importations de platine.* 

- 
- 

Fils et barres, 	 . 

	

Creusets, 	rubans, feuilles Cornues, poêles„ 	Total des 

	

et plaques. 	condenseurs, etc. 	importations. 

	

Valeur. 	Valeur. 	Valeur. 	, Valeur. 
-- 

	

$ 2,974 	$ 89,719 	$ 3,415 	$ 96.108 

	

1,709 	. 	37,223 	 5,321 	41,253 

	

3,617 	61,441 	 9,432 	' 	' 74,590 

	

2,133 	100,185 	10,741 - 	113,1162 

	

4,549 	170,944 	 175,493 	• 

	

7,874 	224,216 	 - 	73 	, 	232,163 , 

	

4,557 	- 	141,117 	 145,671 
. 	9,795 	69,736 	 142 	79,673 

	

5,147 	65,040 	13,900 	84,087 

	

5,430 	68,633 	14,480 	8..4,543 

	

6,834 	107,409 	 36 	114,279 ' 

- 	 • 

î 

*Fils de platine. platine en barres, rubans, feuilles ou plaques ; cornues, bassinets, condenseurs, con-
duites et tuyaux de platine, importés par les fabricants d'acide sulfurique pour l'usage dans leurs usines, 
creusets. Franc de droits. 

La commission royale du nickel d'Ontario, qui étudia l'industrie du nickel au 
Canada fît quelques très intéressantes observations -  sur la production du platine pro-
venant des minerais de Sudbury, et vu le rôle important que joue en ce moment le 
platine nous croyons juste de citer ici leurs remarques et leurs décisions. Le passage 
suivant est tiré du rapport de la Commission: - 

"Bien qu'il y ait longtemps qu'on a observé la présence de l'or, de l'argent et des 
métaux du groupe platine dans toutes les pyrrhotines, nickelifères du monde entier, 
leur importance dans l'industrie du nickel, en Ontario," n'est pas du tout encore com-
prise, sauf par ceux qui s'occupent de la récupération de ces métaux et de leur vente. 

"Lei minerais de cuivre nickelifère, de Sudbury, peuvent produire beaucoup plus 
de palladium qu'il n'y en a dans la quantité qu'en possède actuellement le monde 
entier, en même temps qu'une très forte proportion de platine,' d'iridium et d'autres 
métaux du groupe platine. La quantité de palladium aujourd'hui connue est de beau-
coup supérieur à celle du platine. On peut mentionner le fait que l'essaie des minerais 
et des mattes et d'autres_ produits métallurgiques, pour y trouver du palladium est 
extrêmement difficile, et que les résultats publiés sont souvent peii dignes de foi. En , 
général, ils sont trop bas, si bien que les chiffres officiels ou privés donnés par les 
compagnies ou obtenus d'autres façons ne courent pas le risque d'être trop élevés. 
La récupération du palladium est aussi beaucoup plus difficile que celle du platine ou 
d'autres métaux du groupe platine, de sorte que les valeurs données par l'essai et les 
récupérations exécutés sont incontestablement plus basses qu'elles ne devraient être. 
Quoi que ce soit qui pourra se faire pour encourager une meilleure récupération de 
ces métaux, ou pour mettre en vigueur l'emploi de procédés d'affinage ayant pour 
résultat cette meilleure récupération, se justifierait pleinement, surtout aujourd'hui 
que le platine et le palladium sont de plus en Plus utilisés et atteignent des prix si 
élevés. On peut faire aussi mention du fait qu'à part la méthode de la Mond Nickel 
Company, les procédés les plus probables pour récupérer ces métaux sont les procédés 
électrolytiques de l'affinage." 

"On peut à ce propos rappeler que le cuivre d'ampoule obtenu de tous les minerais 
de,.cuivre sulfuré dans le monde entier, renferme non seulement de l'or et de l'argent, 
mais aussi les mélaux du groupe platine, et que les affineries du cuivre électrolytique 
et du métal brut en récupèrent des quantités de plus en plus grandes, chaque année, 
soit grâce à une constatation tardive de leur présence, soit surtout grâce à des soins 
extraordinaires dans le travail de la récupération. 



Année. 

	

1907. 	 

	

1908 	  
..... 

	

1910 	  

	

1011 	  

	

1912 	  
1913.. ....... 

1914.... ....... 

1915.... ..... 

	

1916 	 

	

1917 	  

Or. 	- Argent. 	Platine. 	Palladium. 

Onces. 	Onces, 	 Onces. 	Onces. 

993.572 	- 63,400.70 	226.800 	607-300 
5, 38.181 	139,329-29 	172-316 • 	328.287 
2,113.669 	.63,138.66 	' 	546.627 	1,270.598 
2,619 •799 	60,256.83 	.258.325 	522.804 

.2,203-052 	- 70,954.38 	665.552 	753-363 
2,476.558 	62,169.66 	. 496-850 	680430 
2,336.405 	. 77,924 •03 	292-863 	298-780 

.... ....... ... ............ . 	.. 	 1,437.0 

3,953,090 	111.97500 	 1,093-0 

Matte - 
traitée. 

(a) 

Tonnes. 

17.840 
18-839 
18-407 
24-309 
26-840 
27-653 
38.733 
40.267 
31-428 
56-405 
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"Bien qu'il ne soit pas possible de donner avec précision l'exacte quantité des 

métaux de platine .que renferme les minerais exploités, la quantité récupérée ,  par 
tonne de minerai peut être déterminée exactement par l'essai de la matte, à condition 
qu'on connaisse le nombre de tonnes de minerai fondu, par tonne de matte." 

"La Canadian Copper Company indique dans son rapport que le contenu moyen - 
de métaux précieux par tonne de matte pour les trois années se terminant en 1915, fut 
grosso modo Comme suit : - , 

- 	 Or 	  005 once troy. 
Argent    1 75 	. 
Platine 	••• 	   0 - 10 	_ 
Palladium.    015 - 

"Les chiffres -  donnés par la compagnie pour un mois quelconque, en 1915, étaient 
plus élevés, comme l'étaient aussi les chiffres obtenus par la Commission sur des échan-
tillons reçus de la compagnie en 1916, mais les chiffres susdits peuvent être acceptés 
pour servir aux calculs. . 

"La Mond Nickel Company n'a pas fourni de chiffres touchant la teneur en métaux . 
précieux de la matte, mais d'après des essais faits au nom de la Commission sur -  des 
échantillons provenant de cette compagnie il paraîtrait- que la matte produite par la 
Mond Nickel Company est beaucoup plus riche en métaux du groupe platine que celle 
de la Canadian Copper Company. 

"En prenant comme base le chiffre de $50, que le service géologique des Etats-Unis 
considère comme une moyenne assez exacte pour le platine et le palladium, et faisant 
abstraction d'autres métaux du groupe de platine, bien qu'ils représentent une quantité 
additionnelle considérable et qu'ils valent davantage par once, le poids et la valeur du 
platinum et du palladium, dans les 63,567 tonnes de matte produites à Copper Cliff pen-
dant l'année qui finit le 31 décembre 1916, seraient de 15,892 onces, valant $794,600 un 
chiffre qui peut être regardé comme plutôt au-dessous qu'au-dessus de la réalité. 

"Quoique ce chiffre soit considérable, il ne représente que les métaux de platine 
présents de faits dans la matie, et il ne tient aucun compte des 'quantités additionnelles 
qui peuvent avoir été présentes dans les minerais, à l'origine, mais furent perdues dans 
la fusion qui en fit une matte. De là vient que les récupérations faites par les compa-
gnies d'affinage ne représentent que la proportion des récupérations du métal qui - est - 
dans la matte et elles seraient encore plus basses sur le métal dans les minerais à Pori-. 
gine." 

Le tableau qui suit fait voir la récupération des métaux précieux par l'International 
Nickel Company pendant une suite d'années et donne les quantités de -matte affinéee 
dans cet intervalle. - 

La compagnie a fait remarquer qu'au cours de la période que comprend ces don-
nées, des matériaux provenant d'autres sources furent aussi traités et qu'il ne faut pas 
attribuer le total des récupérations à la matte de Sudbury. 

_ Rendement aux ateliers, de l'International Nickel Co., New Jersey. 

(a) rel que publié par la bommiesion royale d'Ontario, p. 485, 1917 • 



1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 

- 
Platine affiné de New-York. 
Petrograd, 83 pour cent 	  
Platine brut d'Ekaterinburg.. . ..... 	 

43 . 12 
35.21 
35.09 

45.55 
37.08 
37-05 

44.88 
36.54 
36.25 

45-14 47-13 83.40 102-82 
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" En 1916, 257 onces d'autres métaux eie platinum, surtout du rhodium et de l'iri-
dium furent aussi récupérés." 

"Les bas prix mis, par les différentes Compagnies, sur la teneur des métaux de pla-
tine et sur celle des métaux précieux en généralry compris l'or et l'argent apparaissent 
dans le fait que la Mond Nickel Company estime que leurs ressources en minerais ne 
rendront pas plus de 70 cents en valeur de -métaux précieux par tonne de minerai, et la 
British, American Nickel Corporatidn, $1. Un essai fait par Ledoux et Compagnie sur 
un chargement d'environ 5,000 à 6,000 tonnes de minerai expédiés de la mine Alexo en 
1915, fit voir 0.3 once de platine et de palladium par tonne de minerai. Le minerai de 
Norvège semble donner environ 50 cents par tonne de minerai. Le minerai de Tasma-
nie n'a pas été fondu seul, de sorte que les récupérations ne peuvent pas être données, 
mais il y eut un chargement qui donna, dit-on, 0.06 once de platine par tonne. On ne 
fit pas d'essai pour le palladium." 

Si nous avons présentes à l'esprit les demandes habituelles et surtout celles du temps 
présent et de l'avenir pour tous les métaux du groupe platine, il faudrait continuer les 
investigations soit quant aux quantités actuellement disponibles soit quant à la possi-
bilité d'augmenter les récupérations. Il est à peine nécessaire de faire remarquer que 
le procédé électrolytique pour affiner la matte de nickel prenffune importance nouvelle 
par le fait qu'il opère la récupération de ces métaux de façon automatique et sans frais 
additionnels." 

Le palladium a été longtemps utilisé dans l'art dentaire et prend de plus en" plus 
du platine, soit dans cet art là soit dans la bijouterie. Il a. augmenté de prix dépuis le 
commencement de la, guerre et sa valeur égale aujourd'hui celle du platine, qu'il rem> 
placera de plus en plus dans ces industries et d'autres encore." - 

Prix mensuels du platine.* 

(En dollars par once Troy.) 

• Cote de l'Enigneering and Mining Jounal, p. 47, 8 janvier 1918. 

(a) Estimation de la production mondiale de platine brut. 

Pays.. 	 1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

13orneo et Sumatra.  	 200 	200 	• 	• 	* 	• 
Canada 	30 	30 	50 	30 	100 	60 	sa 
Colombie........... - 	12,000 	15,000 	17,500 	18,000 	25,000 	32,000 
Nouvelle-Galles du Sud. 	 470 	778 	1,275 - 1,248 	303 	222 	* 
Russie 	 ..... .... 	300,000 300,000 250,000 241,200 124,000 	61,900 	50,000 
Etats-Un's 	 - 	628 	721 	483 	570 	742 	750 	605 

	

313,128 313,729 26i 3 O08 260,548 143,145 	89,932 	82,685 

* Aucune base d'estimation. 
(a) Cote du "Minerai Resources of the United States,', juillet 1917. 
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ARGENT. 

La production totale de l'argent, en 1917, s'est élevée à 22,221,274 onces d'argent 
fin, évaluées à $18,091,895 et comprenait: (a) l'argent fin ou l'argent contenu dans la 
monnaie d'argent ou d'or, soit 18,214,066 onces, ou 82 pour cent; (b) l'argent contenu 
dans le cuivre d'ampoule et dans la matte de cuivre, soit 606,191 onces, ou 2.7 pour 
cent; et (c) l'argent considéré comme récupérable des minerais exportés, soit 3,401,91.4 
onces, ou 15.3  pour cent. 

La production totale de l'argent, en 1916, s'est élevée à 25,459,741 onces d'argent 
fin; évaluées à $16,717,121, et comprenait (a) l'argent fin ou l'argent contenu dans 
la monnaie d'argent ou d'or, soit 20,465,384 onces, ou 80.3 pour cent; (b) l'argent con-
tenu dans le cuivre d'ampoule et dans la matte de cuivre, soit 779,916 onces, ou 3.1 
pour cent; et (c) l'argent considéré comme récupérable des minerais exportés, soit 
4,214,441 onces, ou 16.6 pour cent. 

Dans les quelques dernières années, la production'a fait voir une diminution dans 
là quantité et dans la valeur, tandis qu'en 1916, la production décrut de 4.4 pour cent 
mais la valeur s'accrut de 26.3 pour cent et en 1917, la quantité diminua encore de 
12.7 pour cent mais la valeur augmenta de 8.2 pour cent. 

De 18,87 à 1893, la production a varié, comme valeur, entre $300,000 et $400,000, 
dont la majeure partie dérive des provinces d'Ontario et de Québec. Lés trois années 
suivantes virent un rapide accroissement de la production, dû au développement des 
gisements de plomb argentifère de la Colombie britannique, et, en 1896, elle dépassa 
$2,000,000. A partir de ce moment et jusqu'en 190.5, elle a varié entre $2,000,000 et 
$3,500,000 et, au cours des six années suivantes, elle s'est rapidement élevée, attei-
gnant $17,580,455 en 1910, à la suite de la. découverte des riches minerais du district 
de Cobalt. Depuis lors, il y a eu une diminution de quantité, mais là cause du prix 
élevé du métal, la .valeur totale .á été plus grande en 1912, 1913, 1916 et 1917. 

Production annuelle d'argent de 1887 à 1917.. 
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Année. • 	Onces. 	Valeur. 	Censpar 
once. 

	

355,013$ 347,271 	98.00 
437,232 	410,998 	94.00 
383,318 	358,785 	93.60 
400,687 	419,118 	104.60 
414,523 • 	409, 549 	98.00 
310,651 	272,130 	86 • 00 

	

330,128 	77.00 
847,697 	534,019 	63.00 

	

 	1,578,275 1,030,299 	65.28 
...... 	.... 	3,205,313 	2,149,503 	67 • 06 
....... ...• 	5,558,456 	3,323,395 	59.79 -  	4,452,333 2,593,929 	58.26 
 	3,411,644 	2,032,658 	59 • 58 

	

 	4,468,225 2,740,362 	61.33 

	

 	5,539,192 3,265,351 	58.95 
.......  	4,291,317 	2,238,351 	52.16 

- 

	

Année. 	Onces. 	Valeur. 	Cents par 
once. 

• 
. 	

• 

1903 	3,194,581:$1,709,642 	53.45 
1904  	3,577,626 2,047,095 	57.22 
1905 	 6,00%023 3,621,133 	60.35 
1906 	8,473,379 5,659,455 	66.79 
1907 	  12,779,799 8,348,659 	65.33 
1908 	 22,106,23311,686,239 	52.86 
1909 	 27,529,47314,178,504 	51.50 
1910 	 32,869,26417,580,455 	53.49 
1911  ' 	 32,559,04417,355,272 	53.30 
1912 	 31,955,560 19 440,165 	60.83 
1913 ...... - 	 31,845,803;19,040,924 	59-79 
1914 	 28,449,821 15,593,630 	54.81 
1915 	 26,625,96013,228,842 	49-63 

. 1916 	 25,459,74116,717,121 	65.66 
1917(a) 	 22,221,27418,091,895 	81.417 

1887. 
1888 
1889. 
1890 
1891. 
1892 
1893. 
1894. 
1895. 
1896.. 
1897.. 
1898. 
1899 
1900. 
1901. 
1902 . 

(a) Comprenant une faible proportion du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta. 

La province d'Ontario a produit, en 1905, 40.9 pour cent du rendement . total du 
Canada; en 1914 elle en a produit 93.8 pour cent; en 1914, sa productoin tomba à 
88.4 pour cent; en 1915, elle diminua encore et ne fut que de 85.4 pour cent; et, en 
1916, elle n'était plus que de 84.9 pour cent, tandis qu'en 1917 elle augmenta à 86-7 
pour cent du rendement total. 

La production de la Colombie britannique qui a varié entre 2 et 5 millions d'onces 
dans les 20 dernières années était, en 1914, 'de 11.1 pour cent de la production totale 



Année civile. 
On 

-- - 
Onces. 

1887 ..... 	. 	- 190,495 
1888 	  208,061 
1889 	 181,609 
1890  	158,715 
1891  	225,633 
1892 	41,581 
1893. 	  
1894 	  
1895 	  
1896 	  
1897. 	 5,000 
1898 	85,000 
1899  	202,000 
1900 	161,650 
1901 '  	151,400 
1902. 	.... 	145,000 
1903  	17,777 
1904 	206,875 
1905 	 2,451,356 
1906 	 5,401,766 
1907 	 9,982,363 
1908   19,398,545 
1909 	 21,822,099 
1910 ..   30,366,366 
1911 	 30,540,754 
1912 	 29,214, 025 
1913 	 28,411,261 
1914 	 25,139,219 
1915 	 22,748,609 
1916 	 21,608,158 
1917.   19,301,835 

1 10 
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du Canada; en 1915, elle monta .à 13.4 Pour cent; en 1916 elle était de 13.3 pour cent 
et en 1917 elle tomba à 11.9 pour cent de la production totale. 

Le reste de la production: 1.2 pour cent provient de Québec, du Manitoba et du 
Yukon y compris très peu de chose du Nouveau-Brunswick et de l'Alberta. 

Production annuelle d'argent par province, 1887-1917. 

	

' 	• 	 . 
ario. 	 Québec. 	explonabiebritanniqu Territoire du Yukon. 

Valeur. 	Onces. , 	Valeur. 	Onces. 	Videur. 	Onces. 	Valeur. 

$ 186,304 . 	146,898 $ 143 666 	17,690 	$ 17,301 - 	 

	

195,580 	149,388 	140'425 	79,780 	74,993 	_ 	. 

	

169,986 	148,517 	139'01'2 	53,192 	49,787 	 

	

166,016 	171,545 	179'436 	70,427 	73,666 .....   ..... 	. 

	

222,926 	185,584 	183'357 	3,306 	3,266...  	.. 	.... 

	

36,425 	191,910 	168'113 	77,160 	67.592 	  

	

8,689  	126'439  	195,000 	,  
101,318. 	63'830 	746,379 	470,219 	.... 	.... 	.... 	... 

 	' 	81,753 	53'369 1,496,522 	076,930 	  

	

70,000 	46'942 3,135,343 2,102,561 	 

	

2,990 	80,475 	.48:116 5,472,971 3,272,289 	 • 	 

	

49,521 	74,932 	43 655 	4,292,401 	2,500,753... . 	.... . . . .. 	 
' 	120,352 	40,231 	23:970 2,939,413 1,751,302 	230,000 $137,031 

	

99,140 	58,400 	35,817 3,958,175 2,427,548 	290,060 	177,857 

	

89,250 	41,459 	24,440 5,151,333 3,036,711 	195,000 	114,953 

	

75,632 	- 42,500 - 	22,168 3,917,917 '2,043,586 	185,900 	96,955 

	

. 9,502 	23,600 	- 	15,287 2,966,204 	1,601,471 	156,000 	83,362 

	

118,376 	15,000 	8,583 3,222,481 	1,843,935 	133,170 	76,201 

	

1,479,442 	19,620 	11,841 	3,439,417 2,075,757 	89,630 	54,093 

	

3,607,894 	17,686 	11,813 2,990,262 1,997,226 	63,665 	42,522 

	

6,521,178 	16,000 	10,452 2,745,418 1;793,519 	35,988 	23,510 

	

10,254,817 _ 	13,299 	7,030 2,631,389 1,391,058 	63,000 	33,304 

	

12,784,126 	13,233 	6,815 2,649,141 	1,364,387 	45,000 	23,176 

	

16,241,755 	7,593 	4,061 2,407,887 	1,287,883 	, 87,418 	46,756 

	

16,279,443 	18,435 	- 	9,827 1,887,147 	1,005,924 	112,708 	60,078 

	

17,772,352 	9,465 -.-, 	5,758 2,651,002 1,612,737 	81,068 	49,318 

	

16,987,377 	34,573 	20,672 3,312,343 	1,980.483 	87,626 	t2,392 

	

13,779,055 	57,737 	' 	31,646 3,159,897 	1,731,971 	92,973 	50,959 

	

11,302,419 	63,450 	31,524 3,565,852 1,771,658 	218,049 	123,241 

	

14,188,133 	98,610 	64,748 3,392,872 2,227,794 	360,101 	236,446 

	

15,714,975 	136,914 	110,885 2,655,991 2,162,430 	119,605 	97,379 

Prix.-Le prix moyen de l'argent, à New-York, pour l'année 1917 fut de 81.417 
cents par once, au lieu de 65.661 cents en 1916. 

Le prix de l'argent demeura aussi stationnaire autour de 75 cents jusqu'en 'juin. 
Pendant les mois de mai et de juin des achats furent faits Par l'Inde et la Chine à des 
prix plus élevés que ceux des marchés de New-York, et des expéditions se firent de la 
côte du Pacifique. Une vente considérable eut lieu en juillet pour le gouvernement 
russe, et la prévision de riches moissons dans l'Inde fit monter le prix de l'argent à tel 
point que le plus haut coté, de $1.081, fut atteint en septembre. 

C'est alors que le gouvernement indien prit la haute main sur toute; les importa-
tions d'argent et la Chine fut induite par le gouvernement britannique à, suspendre les 
achats.  d'argent, ce qui explique le recul des chiffres cotés pour l'argent pendant le der-
nier trimestre de 1917. 

"Les évènements dignes de remarque en cette année; sur le marché- de l'argent ont 
été: (a) le prix le plus élevé dans une période de 40- années; (b) l'énorme frappe de 
roupies, dans l'Inde (207,737,326) ; (c) les achats considérables et inaccoutumés que 
l'Inde fit en Chine et aux Philippines; (d) l'achat considérable fait par la Russie; et 
(e) le courant d'argent, qui d'habitude passait par New-York, détourné vers une expor-
portation de même volume par San Franciscol." 

A' Londres, le prix moyen, pour l'année, fut de 40.8 ,51 pence par ince standard (925 
parties de la fin) Contre 31.315 pence en 1916. Le prix 'minimum fut de 36 pence I au 
commencement de janvier, tandis que le maximum fut de 54 pence vers la fin de sep-
tembre et l'année finit sur le prix de 43 pence par once standard. 

The EnginerIng and MInIng Journal, January 12. 1918, p. 51. 



52-g64 
51.503 
53-486 
53.304 
60•835 

27.576 
25.313 
23.675 
31.315 
40-851 

59.791 
54.811 
49.684 
65.661 
81 •417 

New-York. 
Canto par 

once 
d'argent fin. 

Londres. 
Pence par 

once - 
Standard (a) 

Naw-York. 
Cents par 

once 
d'argent fin. 

•Londres. 
Pence par 

once - 
Standard (a) 

Année. 

■ 

Année. 

1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916. - 	  
1917 	  

24.402 
23.726 
24.670 
24-592 
28-642 

1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 ....... . 
1912 	  

New-Yoik.--Cents par once d'argent fin. 
Londres. 
Pence par 
once Stan- , 

dard (a) Mois.  

1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1917. 

Janvier 	  
Février 	  
Mars 	  
Avril 	  
Mai 	  
Juin 	•  
Juillet 	  
Août. 	- - 
Septembre 	' 
Octobre 	  
Novembre. 
Décembre 	  

75.630 
77.585 
73-861 
73.875 
74-745 
76-971 
79.010 
85.407 

100.740 
87-332 
85-891 
85-960 

36-682 
37.742 
36.410 
36.963 
37.940 
39.065 
40.110 
43-418 
50.920 
44 •324 - 

 43.584 
43.052 

53-795 
52.222 
52.745 
53 •323 
53.308 
53.043 
52.631 
52•171 
52.440 
53-310 
55.719 
51.905 

56.260 
59.043 
53.375 
59.207 
60.8:10 
61.290 
(0.631 
61.606 
63.078 
63.471 
62.792 
63-365 

62 •933 
61.642 
57.870 
59.490 
60-361 
58.991 
58.721 
59.293 
60.6e 
60-793 
53.995 
57.76r) 

57.572 
57-506 
58-067 
58.519 
53.175 
56.471 
54.678 
51.344 
53-290 
50.654 
49-082 
49.375 

48.855 
48 •477 
50-241 
50-250 
49.915 
49.034 
47.519 
47.163 
48.680 
49.385 
51.714 
54-971 

56.775 
56.755 
57.935 
61.415 
74.269 
65-024 
62-940 
66-083 
68.515 
67.855 
71.604 
75.765 

Moyenne de l'amie 	  53.304 60-835 59.791 51 •811 49.681 65.661 81.417 40-831 
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Prix moyens annuels de l'argent à New-York et à Londres. 

(a) Au titre de 925 de fin, 
1 The Engineering and Mining Journal, ler janvier 1918, p. 51. 

Prix moyens mensuels de l'argent. . 

(a) Au titre de 925 de fin. Dé' l' "Engineering and Mining Journal," 12 janvier 1018. 

Le Canada produit maintenant d'importantes quantités d'argent, soit comme métal 
fin, soit comme argent brut, d'un titre variant entre 850 et 998.2. L'argent fin vient des 
usines de la Consolidated Mining and Smelting Company -of Canada, Limited, de Trail, 
C.B., où il est extrait -en grande partie des minerais de plomb argentifère de cette pro-
vince et trouve des débouchés au Canada même, aux Etats-Unis et en Chine. 
• Dans l'Ontario, les minerais provenant du district de Cobalt, sont traités par les 
compagnies suivantes: la Coniagas Reduction  Company,  Thorold, Ontario ;.la Deloro 
Smelting and Refining Company, Deloro, Ontario; la Metals Chemical Company, Wel-
land, Ontario; et la Standard Smelting and Refining Company, Chippewa, Ontario. 

Le métal brut, d'un titre variant de 850 à 998.2 provient de ces ateliers où l'on ob-
tient également l'arsenic blanc, le nickel et le cobalt métallique, le sulfate de nickel et 
de cobalt, les oxydes de cobalt et oxydes mixte. Le métal brut argent, en règle géné-
rale, trouve un marché aux Etats-Unis et en Angleterre. 

Le métal brut expédié par les fonderies de l'Ontario, en 1907, contenait 4,449,722 
onces d'argent fin; en 1908, 11,168,689 onces; en 1911, 17,753,167 onces; en 1913, 11,356,- 
707 onces; en 1915, 9,885,989 onces; en 1916, 9,665,516 onces; et en 1917, 6,450,075 onces 
d'argent fin. 

Le métal brut expédié des mines et usines du district de Cobalt, en 1917, a été de 
9,921,465 onces d'argent fin au lieu de 8,551,070 onces en 1916; 9,204,893 onces en 1915; 
et 10,335,527 onces en 1e14. 



Année civile Valeur Valeur 
- 

Année civile 

191b 	  
1911 	  
1912 	  
1913 	  

$ 975,045 
847,645 

1,100,314 
840,245 

1914 	 
1915 	  
1916 	  
1917 	  

$ 629,279 
337,254 
875,157 

-959,153 
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Les expéditions aux fonderies des Etats-Unis semontèrent, en 1917, à 7,347 tonties 
avec un contenu d'argent da 2,986,100 onces, contre 7,180 tonnes -contenant 3,409,258 
onces en 1916, et 7,310 tonnes contenant 3,769,308 onces en 1915. 

Exportations et importations.-Les exportations d'argent brut, soit métallique soit 
contenu dans les minerais ou concentrés, etc., ont été en 1917 de 21;718,784 onces de fin 
évalués à $17,621,398, au lieu de 25,279,359 onces d'argent fin évalués à $15,637,885 
en 1916, et de 27,672,481 onces d'argent fin évaluées à $13,812,03S en 1915. 

Les importations au Canada de l'argent brut, en 1917, ont été évaluées à $959,153 
contre $875,157 en. 1916 et $337,254 en 1915. L'argent est aussi importé sous le nom 
de produits fabriqués en argent et mention en est faite dans le chapitre sur l'or. 

Exportation d'argent en minerai, etc. 

, 

	

Année 	 Année 	 Année 	 Année Valeur 	 Valeur 	 Valeur 	 Valeur 

	

civile 	 civile 	 civile 	 civile 

1886 ...... ... 	$ 25,957 	1894 	$ 	359,731 	1902 .... 	$  1820,058 	1910 ... 	$ 15,649,537 
1887.... 	- 	206,284 	1895 .... 	994,354 	1903 .... 	1,989,474 	1911 	15,807,366 
1888 	219,008 	1896 . 	2,271,959 	1904 	1,904,394 	1912  	19,494,416 
1889 	 ' 	212,163 	1897 	3,576,391 	1905  	2,777,218 	1913 	21,441,220 
1890 	204,142 	1898 	2,902,277 	1906 	5,686,444 	1914 	15,584,813 
1891 	225,312 	1899 . 	 • 1,623,905 	1907 	9,941,849 	1915 	13,812,033 

- 1892 	56,688 	1900 	2,341,872 	1908  	12,403,482 	1916 	15,637,835 
1893 	213,695 	1901 . 	2,026,727 	1909 	15,719,909 	1917 	17,621,398 

Importations d'argent brut. 

*Les importations d'argent sont données plus en détail dans le chapitre sur l'or. 

Québec. 

La petite quantité d'argent que peut s'attribuer la province de Québec depuis un 
certain nombre d'années représente la faible teneur en argent des minerais pyritiques 
extraits &a mines Eustis et Weedon, dans les cantons de l'Est et des minerais de zinc 
plombifère de Notre-Dame-des-Anges, comté de Portneuf. La production de 1917, 
fut de 136,194 onces d'argent fin d'une valeur de $110,885, au lieu de 98,610 onces 
d'argent fin d'une valeur de $64,748 en 1916 et de 63,450 onces évaluées à $31,524 en 
1916. 

Ontario. 

La production d'argent de la province d'Ontario, qui avait été de 17,777 onces en 
1903, s'est élevée à 2,451,356 onces en 1905, et a atteint le maximum de 30,540,754 
onces en 1911. La valeur maximum de $17,772,352 a été atteinte en 1912. 

La production en 1917 a été de 19,301,835 onces d'argent fin évaluées à $15,714,975 
au lieu de 21,608,158 onces d'argent fin évaluées à $14,188,133 en 1916, soit une dimi- 

. 
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nution de,10. pour cent en quantité, mais une augmentation de 10.7 pour cent dans 
la valeur. •En 1916 il y eut aussi une diminution de 5 pour cent dans la quantité mais 
une augmentation de 15.5 pour cent dans la valeur. La production comprenait, en 
sus dé la production des mines d'argent de Cobalt et d'autres camps, 74,357 onces con-
tenues dans l'or brut et aussi une faible récupération provenant des minerais de cuivre. 

Les minerais d'argent du district de Cobalt qui, au début de l'exploitation du ter-
rain minier, étaient tous exportés pour être traités au dehors, sont maintenant dans une . 
'proportion toujours plus forte, convertis sur les lieux mêmes par une combinaison 
d'amalgamation au cyanure avec récupération d'argent brut. En 1917, 9,726,215 onces, 
ou- 514 pour cent de la production, ont été ainsi récupérées comme métal brut, dans le 
district, et 6,450,075 onces, ou 33.9 pour cent, furent récupérées per les fonderies dans . 

 la  province d'Ontario, de sorte que 16 millions d'onces, ou 85 pour cent de la production , 
de l'Ontario furent récupérées sous forme d'argent brut dans la province même, laissant 
un reste de 15.0 pour cent qui a été traité aux fonderies des Etats-Unis. En 1916, envi-
ron le 39.5 pour cent fut récupéré comme argent brut dans le district et 44.7 pour cent 
par les fonderies d'argent; cela donnait un total de 84.2 pour cent d'argent brut récu-
péré dans la province. 

Le tableau suivant fait voir la proportion de production par terrain minier, par 
les fonderies du sud de l'Ontario et par les minerais exportés aux Etats-Unis: 

. 	 . 	. 

-- 	 1914. 	1915. 	1916. 	1917. 
-  

% 	% 	% 	% 
District de Cobalt. 	 41-0 	41.0 	39 • 5 	51 •  
Founderies d'Ontario 

	

	36.0 	43.0 	44-7 	33.9 ' 

rotai pour Ontario 	77 • 0 	, 	84.0 	84.2 	85-0 
. 	  Fonderies des Etats-TJnis  ' 	 23-0 	16-0 	15-8 	15-0 

. 	'Total 	 100 • 0 	100.0 	100.0 	. 100 e 0 

Manitoba. 

La production de l'argent au Manitoba en 1917-  se monta à 7,201 onces de fin, 
évaluées à $5,863 et provint des minerais d'or et de cuivre du nouveau district de Pas. 

Colombie britannique: 

La production d'argent de la Colombie britannique provenant des récupérations 
par les hauts fourneaux s'éleva, en 1917, à 2,655,994 onces de fin évaluées à '$2,162,430, 
contre 3,392,8772 onces évaluées à $2,227,791 en 1916, une diminution de plus de 21 
pour cent en quantité et de 3 pour cent en valeur. 

Les sources principales de la production de l'argent, dans cette province, sont, 
d'une part, les minerais de plomb argentifère de East et de West Kootenays, et, d'autre 
part, l'argent contenu dans-les minerais de cuivre aurifère de Rossland, du Boundary 
et des districts côtiers. 

64724-8 
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Production d'argent de la Colombie britannique, par district, 1912- 1917. 
(Teneur en argent et expédition de minerais, en onces d'argent fin.) 

- 

	

1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917.,  

, 

Cariboo- 	 . 
Division Omineca. 	 46,298 	135,265 	79,155 	112,635 	82,311 

Cassiar- 	 . 
• Atlin 	 3,054 	.... 	. . .. . 

' Skeena, etc 	5,868 	• 	4,714 	131,509 	175,179 	256,80'2 	343,805 
Kootenay, Est- 	 , 

Division de Fort-Steele... 	.....  	376,918 	362,311 	492,080 , 	481,258 	509,693 	180,168 
Autres divisions 	7,405 	4,756 .. . ... 	... 	1,188 	29,178 	79,685 

Kootenay, ouest- 	- 
Division Ainsworth  	301,755 	477, 015 	329,586 	239,565 	391,202 	224,461 
Division Slocan 	• 	1,657,105 	1,841,226 '1,775,975 	1,812,559 	1,480,571 	1,547,576 
Division Nelson 	164,182 	129,011 	150,268 	9,495 	32,547 	46,229 
Division Trail-Creek. 	 87,530 	109,585 	136,185 	159,581 	132,080 	• 47,112 
Revelstoke, Trout-Lake, et Lardeau 	43.536 	23,397 	11,295 	16,740 	22,419 	37,733 

Yale- 	 m 
Boundary ... .. .. . ....... ..... 	. 	389,341 	394,048 	347,081 	273,795 	280,578 	220,213 
Similkameen Nicola 	 - 	335 	15 	817 	830 	3,470 
Yale, Ashcroft, et Kamloops..   .......... 	126 	57 	1,702 	4,215 	3,525 
Lillooet   	 ' 	295 	390 	5 	

. 	

276 
Districts côtiers et autres 	- 	_ 	98,468 	103,034 	91,574 	66,033 	116,119 	112,652 

Total.  	3,132,108 3,465,856 3,602,180 3,366,506 3,301,923 2,929,216 

*Extrait des rapports du ministre des Mines, Colombie britannique. 

Yukon. 

La production d'argent du Yukon, en 1917, s'est élevée à 119,605 onces de fin, 
évaluées à $97,379, au lieu de 360,101 onces évaluées à $236,466 en 1916 et 248,049 
onces évaluées à $132,241 en 1915. 

On attribue l'augmentation relativement grande' de la production des deux der-
nières années aux expéditions de minerais de plomb argentifère à haute teneur de la 
mine Silver-King, dans le territoire de Mayo, au nord de la rivière Stewart, et à l'acti-
vité déployée dans les mines de cuivre du district de Whitehorse et dans les mines d'or 
du district de*  Conrad. 

En 1917, l'exploitation filonienne donna les 66.8 pour cent de la production totale," 
laissant les 33.2 pour cent comme la production de l'exploitation alluvionnaire, contre 
87 pour cent de l'eploitation filonienne et de 13 pour cent de l'exploitation alluvion-
naire en 1916:« 

En moyenne, une once environ d'argent est contenue dans chaque somme de cinq 
Onces d'argent brut extraites des travaux d'alluvion. 
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ÉTAIN. 

Les quantités de minerais d'étain trouvées au Canada ne sont pas encore assez 
importantes pour,que l'on puisse attribuer à ce métal une importance marchande. 

On a reconnu la présence de l'étain en plusieurs endroits, notamment près de New-
Ross, dans le comté de Lunenburg, en Nouvelle-Ecosse, où l'on a découvert de la cassi-
térite ou bicixyd'e d'étain. Ce qui eoncerne ce métal est noté dans les rapports sommaires 
de la Commission géologique du ministère des Mines pour les années 1907, 1908, 1910 
1911 et 1912. - 

On a aussi trouvé de l'étain dans les sables noirs du district d'Affin de la Colom-
bie britannique. 

Les importations d'étain, en 1917, furent évaluées à $5,656,665 et comprenaient: 
l'étain en blocs, en saumons, en barres, 3,685,200 livres, évaluées à $1,78,6,212; l'étain en 
feuilles, en bichlorure d'étain, en déchets, évalué à $267,249; articles et cristaux d'étain 
évalués à $3,603,204. 

Les importations d'étain, en 1916, furent évaluées à $2,999,675, et comprenaient: 
l'étain en blocs, en saumons, en barres, 3,457,500 livres, évaluées à $1,37%200; l'étain 
en feuilles, en bichrorure d'étain, en déchets, d'une valeur de $1,544,520; articles et 
cristaux d'étain évalués à $1,311,482. - 

Il y a eu aussi une importation annuelle considérable de plaques et de feuilles d'é-
tain, dont la quantité, en 1917; fut de 133,351,700 livres, évaluées à $9,985,631, contre 
115,084,900 livres, évaluées à $5,221,163 en 1916. 

Importations annuelles d'étain. 

Étain en blocs, 
• saumons et barres. 

Année civile. 

Feuilles d'étain. 

Li vrf.s. Valeur. Livres. Valeur. 

1910 	 
1911. 
1912 ..... 	 . 	 ........ 	• - 	• 	....... 

1913 	  
1914 	  
1915 
1916 	 
1917 

•  

3,231,100 
4,017,500 
4,894,700 
5,085,700 
3,382,700 
2,912,600 
3,457,500 
3,685,200 

$1,058,778 
1,623,670 
2,134,221 
2,252,324 
1,191,466 
1,009,597 
1,372,20C' 
1,786,212 

866,751 
1,531,877 
1,316,882 
1,074,131 
1,244,628 
1,002,413 
1,507,318 

938,217 

8114,602 
' 176,602 

183,707 
188,779 
173,088 
151,599 

' 314,970 
266,725 

. 	(s) 
. 	 Articles 	Ciistaux- 	Bichlorured'aâdn. 	 Déchets. 

d'étain, 	d'étain. 
Année civile. 	' 	etc. 

, 	 Valeur. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	• Valeur. 

• 

1910 	$ 	389,010 	$ 3,903 	31,219 	83,846 	 
1911 	461,029 	4,370 	25,797 	3,876 	' 	  
1912  	 540,599 	- 	6,308 	36,045 	5,595 	... 	 ..... .. 	.... 

1913 	667,153 	8,077 	19,111 	2,422 	  
1914 	650,987 	7,759 	200 	23 	  
1915. 	' 	 : 	463,610 	9,852  	 - 	5,335 	8138 
1916... 	...... 	 . 	 .... 	 .... 	 1,301,008 	10,474 	81 	48 	37,021 	975 
1917 	3,588,891 	14,313 	12 	 6 	16,620 	518 . 	 . 

(a) Arti.cles d'étain, unis, décorés ou ithographiés et autres produits fabriqués, n.d. 

64724-81 
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TUNGSTÈNE. 
Le seul cas .un peu important de production au Canada du. Minerai de tungstène 

avant 1918, remonte à 1912 et se rapporte à 14 tonnes de concentrés produits par la 
Scheelite Mines Ltd, de Moose River, N.-E. 

En 1917, un petit chargement d'essai de quelques centaines de livres fut expédié 
dans le comté de Halifax, N.-E., et un autre de Dublin Gulch, district de Ifayo, terri-
toire du Yukon, le tout s'élevant à 580 livres contenant 69.71 pour cent de W0 3  et se 
vendant $234. , 

Au commencement de 1918,1' Acadia Tungsten Mines Ltd, qui exploitait à Brunt 
Hill, N.-B., expe'dia 15 tonnes de concentrés à New-York. 

On a trouvé de la scheelite dans le comté d'Halifax, N.-E., en 1908 qui fit l'objet 
d'un compte-rendu par E. R. Faribault, dans le rapport sommaire de la Commission 
géologique pour 1908 et 1909. Une usine de concentration fut installée en 1912 pur la 
Scheelite Mines Co., Ltd., qui exploitait le terrain dé Moose River, N.-E. 

La présence de la wolfiamine fut aussi remarqué par le Dr T. L. Walker, en 1909, 
comme associée avec la  • molydénite près du confluent du ruisseau Burnt Hill et la 
rivière Miramichi, N.-B. Ce terrain minier est maintenant exploité par l'Acadia Tungs-
ten Mines Company qui a installé une usine de concentration pendant l'année 1916. 

Les gisements des minerais de tungstène firent l'objet d'un rapport par le Dr Wal-
ker en 19091 etde même les gisements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse 
par Charles Camsell et le Dr D. D.  Calmes dans le rapport sommaire de la Commission 
géologique de 1916. Les mines de Burnt Hill, du Nouveau-Brunswick, furent aussi 
inspectées en 1917 par J. C. Gwillim, au nom de la Commission des Munitions de 
guerre d'Ottawa; il mentionna un certain nombre de tonnes de wolframine, mais dé-
clara que les exploitants ne pouvaient pas produire des concentrés au prix officiel de la 
Grande-Bretagne, soit de 55 shillings par .unité. 

Dans la Colombie britannique, la Cariboo-  Chisholm Creek Mining Company Ltd, 
à Van Winkle, a exploité l'ancien gisement à Hardserabble Creek dans le district de 
Cariboo. 

La présence de sable de scheelite dans les gisements alluvionnaires du Dublin Gulch — 
district de Mayo, Yukon, ont été l'objet d'une mention ont été l'objet d'une mention'par-
ticulière par le Dr Cairnes dans le rapport sommaire de la Commission géologique pour 
1916. 	 - 

• 	13-sages2. Le métal dit tungstène est de première imp' ortance en raison  de certaines 
qualités précieuses qu'il communique à l'acier quand il forme un alliage avec celui-ci. 
Son principal usage en ce moment, se trouve dans la fabrication des outils d'acier à 
coupe rapide, qui sont si essentiels pour la production rapide de toutes les forces de pro-
jectiles, de bouches à feu et de munitions de même ordre. Le tungstène a jusqu'à pré-
sent distancé son rival le molybdène dans ce domaine spécial parce qu'on pouvait en 
obtenir les minerais bruts plus facilement; mais les ressources mondiales en tungstènes 
sont loin d'être inépuisables, tandis que la production du molybdène a augmenté plu-
sieurs fois cent pour cent dans ces deux dernières années, si bien que l'importance rela-
tive des deux métaux pourrait éventuellement être l'inverse de ce qu'elle était. 

"Le tungstène entre'dans la fabrication des plaques d'acier pour cuirassés, des pro-
jectiles pour trouer ce blindage, des navires armés, des machines d'aéroplane. On l'em-
ploie aussi pour les filaments électriques des ampoules lumineuses. L'alliage du tungs-
tène et de l'aluminium est utilisé dans la construction des automobiles, et avec l'alumi-
nium et le cuivre, il sert à faire les ailes de l'hélice. C'est aussi l'élément constituant 
très important d'un nouvel alliage la "stellite" pour outils. Avec le molybdène le tung-
stène forme un alliage pour l'art dentaire comme remplaçant le platine. 

'Rapport sur les minerais de tungstène, par T. L. Walker, division des Mines, Rapport ne 25, 1909 
(Edition épuisée). 

' Rapport de h Commission canadienne des Munitions, Ottawa, 1918, p. 21. 
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Prix.—En 1915, le gouvernement britannique acheta tous les approvisionnements 

de concentrés de tungstène dans l'empire à un prix fixe de 55 shillings ($13.50) par 
unité (22.4 livres) de teneur d'acide tungstique. Le prix du ferro-tungstène (75 à 85 
pour cent et 1 pour cent de carbone max.) était de 5s. 6d. ($1.34) et celui du tungstène 
en poudre était de Cs. 3d. ($1.52). Ces deux prix étaient basés sur un minerai à 60 
shillings et étaient en vigueur de mars jusqu'à la fin de l'année. 

Le prix du minerai de tungstène sur le marché de New-York tourrie autour de $17.00 
l'unité (20 livres) pendant le prenrier trimestre de 1917, mais les achats faits par la 
France et l'Italie raffermirent le marché de sorte que le prix monta graduellement à un 
maximum de $28 en août, et resta assez régulièrement autour de $26 pendant le reste de 
l'année. 
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ZINC. 

Si nous ajoutons à la présente récupération du zinc affiné à Trail, les teneurs en 
zinc des minerais envoyés aux fonderies des Etats-Unis, nous obtenons une production 
de zinc de 29,668,764 livres qui, au prix moyen du zinc de l'année, soit 8.901 cents par 
livre vaudraient $2,640,817. De la production totale ainsi enregistrée, 1,786,740 livrés 
proviennent des minerais de Notre-Dame-des-Anges (Québec) et le reste, à l'exception 
de quelqu'es Milliers de livres pro-  venant de l'Alberta, vient de la Colombie britannique, 
et se monte .à 27,861,441 livres. 

En 1916, la production basée sur les récupérations par les fonderies fut de 23,364,- 
760 livres qui, au prix moyen de l'année, soit de 12.804 cents, furent évaluées à $2,991,-
623; 
. 	La totalité des expéditions de minerai de zinc provenant des mines, en 1917, en y 
comprenant les minerais de plomb zincifère de la mine Sullivan, à East Kootenay, C.B. 
et les minerais exportés, s'éleva à environ 116,489 tonnes, évaluées par les exploitants à 
$1,323,985 et contenant 64,655,713 livres de zinc. 

En 1916, les expéditions de minerai furent de 82,077 tonnes évaluées par les exploi-
tants à $1,086,249 et contenant 48,498,078 livres de zinc. 

Une partie des minerais expédiés à Trail, en 1916, ne lut pas traitée pendant l'an-
née et le'pourcentage de zinc récupéré à l'affinerie de Trail dans les premiers temps de 
l'exploitatfon ne fut - pas aussi considérable qu'il le deviendra quand les difficultés des 
débuts auront été vaincues. 

Les minerais expédiés contiennent aussi une teneur variable d'argent qui est payée 
per les fonderies et sans laquelle, par suite des droits d'entrée aux Etats-Unis et du - 
long trajet par voie ferrée, ces minerais ne vaudrait pas la peine d'être expédiés. 

A l'exception d'une petite production de zinc due à des expériences chimiques, on 
n'avait point récupéré de zinc spelter ou de zinc affiné au Canada avant 1916. Jusqu'à 
présent, la production du zinc a été enregistrée en termes du nombre de tonnes de mine-
rai expédiées et de la teneur de ce métal qui s'y trouvait. L'installation à Trail, d'une 
affinerie électrolytique a placé la métallurgie du zinc, au Canada, sur une base semblable 
à celle du plomb et du enivre, et nous devrons enregistrer la production de la même 
façon. La production du zinc affiné à Trail, en 1917, s'est élevée à 9,985 tonnes, contre 
2,974 tonnes en 1916. 

, Expéditions -annuelles de minerais de zinc. 

Zinc métalli- 
que du mine- 
rai expédié. 

Minerai de zinc expédié. 

Année civile. 

Tonnes. Valeur brute Livres. 

1898  	...... 	. 	..... 
1899 	  
1900.. 
1901*. 
1902 . 
1903 . 
1904.. 

.1905* 	- 
1906* 
1907* 	

• 	  

1908* 	 
1909 (a) 	  
1910 	 • 
1911 	  
1912. 	  
1913 	  

.1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917 	  

	

1,162 $ 11,000 	788,000 
865 	18,165 	814,000 
261 	4,810 	212,000 

	

158 	1,659 	142,200_ 

	

1,000 	10,500 	900,000 

	

597 	700 	477.568 

	

9,113 	139,200 	* . 

	

1,154 	23,800 

	

1,573 	49,100 

	

452 	3,215 

	

18,371 	242,699 	16,468,204 

	

5,063 	120,003 	4,361,712 

	

2,590 	101,072 	2,346,849 

	

6,415 	215,149 	5,354,700 

	

7,889 	186,827 	7,069,800 

	

10,893 	262,563 	9,101,460 

	

14,895 	554,938 	12,231,439 

	

82,077 	1,086,249 	48,498,078 

	

116,489 	1,510,262 	64,655,713 

*Chiffres non donnés. 	- 
(a) Y compris, 7,424 tonnes expédiées à la fin de 1908. 
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L'industrie du zinc a été le sujet d'un rapport spécial, en 1905, présenté par une 
commission nommée pour explorer les ressources en zinc de la Colombie britannique 
et les conditions qui influent sur leur exploitation. 

En 1916, un court rapport fut présenté par le Dr A. W. J. Wilson sur la produc-
tion du spelter au Canada et sur les conditions dans lesquelles on traite le minerai de 
zinc dans la Colombie britannique. 

Un rapport sur les gisements de plomb zincifère de Notre-Dame des Anges fut ré-
digé par M. j. A. Bancroft et publié dans le rapport annuel du Bureau des Mines de 
Québec pour 1915 3. 

Le Bureau provincial des Mines de l'Ontario, publia aussi en 1916, un rapport sur 
les gisements de plomb et de zinc de l'Ontario et du Canada oriental'. 

Pendant l'année 1913, le nouveau tarif douanier des Etats-Unis entra en vigueur 
avec de notables réductions sur les minerais canadiens, les droits sur les expéditions 
venant du Canada étant comme suit:- 

Les minerais de zinc contenant 25 pour cent ou davantage de zinc: 10% sur la 
teneur en zinc. Le minerai plombifère: / de cent fiar livre sur la teneur de plomb. 

Quoiqu'il ne soit pas payé, par les fonderies des Etats-Unis, le plomb du minerai 
est considéré comme imposable, et comme il y a souvent une petite teneur de plomb 
dans le minerai de zinc ou dans les concentrés expédiés, l'impôt sur le plomb s'y applique 
naturellement. Comme résultat de l'abaissement des droits, il s'est produit une aug-
mentation considérable des expéditions de zinc.' 

Il , y a aussi un droit de 15 pour cent sur le zinc métallique exporté aux Etats-
Unis, et, maintenant, un droit d'importation de 7i pour cent sur le zin- -es 
matières premières importées des Etats-Unis au Canada. 

Prix.-Pendant le premier trimestre de 1917 le prix du zinc spelter se maintint 
autour de 10 cents, mais les effets de la surproduction se firent éventuellement sentir 
et le prix baissa graduellement finissant l'année à 7i cents la livre. 

Prix moyens du zinc spelter en cents par livre à New York. 

' 

	

Alois. 	1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 
) 

	

- 	- - 

Janvier. "" ..... 	 6.101 	5.452 	6.442 	6-931 	5.262 	6.386 	16.915 	9-619 
Février.... 	.... 	5-569 	5.518 	6-499 	6-239 	5-377 	8.436 	18.420 	10.045 
Nlars 	5.637 	5.563 	6.626 	6.07et 	5.250 	8.541 	16.816 	10-300 
Avril ..... 	.... 	5.439 	5.399 	6-633 	5.641 	5.113 	10.012 	16.695 	9.459 
irai 	5.191 	5.318 	6-679 	5.406 	5.074 . 	14-781 	14.276 	9.362 
Juin 	 5.128 	. 	5-520 	6.877 	5.121 	5.000 	21.208 	11.752 	9.371 
Juillet. 	 5.152 	5.695 	7.116 	5.278 	4.920 	19.026 	8.925 	8.64:i 
Août 	- 5-279 	5.953 	7.028 	5.658 	5.568 	12-781 	8.730 	8.360 
Septembre  	b .514 	5.869 	7.454 	5.694 	5.380 	13.410 - 	8.990 	8436 
Dctobre 	5.628 	6.102 	7.42e 	5.340 	4.909 	12.800 	9.829 	7.983 
Koveinbre 	5.976 	6.380 	7.371 	5.229 	5.112 	15-962 	11.592 	7.847 
Décembre..  	5.624 	6.301 	7-162 	5-154 	5-592 	15.391 	10.669 	7.6.15 

	

Année  	5.520 	5-758 	6.013 	5-618 	5-213 	13.230 	12.804 	8.901 

* Ex irait de 1 "Engineering and Alining Journal," N.-Y., 12 Janvier 1918. 

- 1  Divion des Mines, no 12. Rapport de la commission sur la recherche des ressources en zinc de la 
Colombie britannique, 190.5. (Edition épuisée.) 

Division des Mines, n° 428. Rapport sur la production du spelter au Canada, par le Dr A. W. G. 

3  Géologie d'une partit dts cantons de Montauban et de Chavigny et de la seigneurie de Grondines, 
par J. A. Bancroft, Rapport annuel de la Province de Québec pour 1915. 

4  Lead and Zinc deposits of Ontario and Eastern Canada, par W. L. Uglow, Rapport annuel du 
Bureau des Mines de l'Ontario, 1915. Vol. XXV, partie IL 
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Prix moyens du zinc spelter ordinaire, à Londres.* 
' 	(En livrts par tonne.) 

3 ois. 	1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

Janvier. 	 23 	4 	'323 	16 	7 26 	9 	11 25 	19 	1 21 	- 6 	6 30 	16 	1 83 	12 	548 	8 	3 
Février.... 	23 	3 	1 23 	3 	10 26 	6 	525 	4 	321 	7 	6 39 	16 	4 93 	10 * 11 54 	4 	6 
Mars 	 23 	3 	722 19 	225 	19 11 24 11 	421 	7 	7 44 	2 790 	1 	954 	10 	4 
Avril '. 	 22 	9 	11 23 	13 	825 	8 	11 25 	2 	421 	10 	2 49 	17 	994 	1 	852 	18 	11 
Mai ....... .... 	22 	1 	124 	6 	125 	11 - 224 	10 	421 	5 	9 67 	19 	089 	11. 	4 52 	0 	0 
Juin  '    22 	3 	2 24 	9 	7 25 	11 	11 21 	19 	10 21 	6 	0 100 	12 	3 63 	16 	4 52 	0 	0 
Juillet.. 	 22 	5 	624 	13 	10 25 	13 ' 	1 20 	11 	221 	6 	7 .97 	5 	048 	7 	652 	0 	0 
Août.  	22 14 	026 	11 	226 	1 	220 14 	029 	0 	9 67 	15 .947  19 	752 	0 	0 
Septembre 	23 	2 	727 	12 	7 26 	17 	0 21 	3 	1025 	14 	0 67 	17 	9 48 	15 	852 	0 	0 
Dctobre. 	 23 16 	627 	4 10 27 	5 	10 20 	13 	923 	13 	6 66 	10 11 52 	4 	452 	0 	0 
Novembre. 	 24 	1 	926 13 	226 14 , 3 20 14 	424 14 10 85 	6 	4 55 	0 	552 	0 	0 
Décembre. 	23 17 	7 26 13 	7 26 	0 	4 21 	6 	827 	6 10 82 	4 1 54 	5 	952  -0 	0 

	

Année.. .... 23 	0025 	3 	226 	3 	322 	14 	323 	6 	8 66 	13 	868 	8 	11 52 	3 	6 , 

• 

* Extrait de la publication annuelle du Metal Information Bureau', Londres, E.C. 

Importations.—Les importations de zinc, en 1917, s'élevèrent à 37,132,445 livres 
évaluées à $3,562,228, avec les produits fabriqués en zinc évalués à $79,044. Les impor-
tations de laiton (alliage qui contient environ 30 pour cent de zinc) étaient évaluées à 
$1,277,249 et les produits fabriqués en laiton, à $4,051,410. - 

Les importations, en 1916, s'élevèrent à 29,999,838 livres de zinc évaluées à $3,642,- 
476 et les produits manufacturés en laiton à $48,101. Les importations de laiton étaient 
évaluée à $923,523, les produits manufacturés en laiton à $3,752,85L 

Le détail des importations de ces quatre dernières années est donné dans le tableau 
suivant avec les teneurs en zinc des produits de zinc et de laiton. 

_ 
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/ Sommaire des importations de zinc et des produits de zinc, de 1914 à 1917. 

	

1911.- 	 1915. 
Zinc et produits de zinc. 

Produit Valeur des Contenu de zincl  Produit Valeur des Contenu de zinc 

	

en livres. 	produits. 	en livres, 	en livres, 	produits. 	en livres. 

- 	
_ 	 

Zinc, en blocs, saumons et 
feuilles   	3,160,900$ 	189,783 	3,160,900 1,653,700$ 	226,101 	1,653,700 

Zinc, apelter    10,845,400 	551,031 	10,845,400 14,265,700 1,784,471 	14,265,700 
Zinc en tubes 	100 	27 	 100 
Blanc de zinc (80% Zn.). .. 

	
9,445,397 	389,796 	7,656,318 11,368,569 	656,132 	9,094,855 

Poussière de zinc (90`% Zn.) 	362,109 	31,295 	325,898 	503,143 	70,823 	453,829 
Sulfate et chlorure de zinc 

de (44% Zn.) 	, 	352,715 	9,390 	155,195 	379,515 	16,090 	167,000 

	

Total   24,166,521 1,174,297 	22,043,711 28,170,757 2,763,647 	25,634,184 
I 	 (11,021'8 tonnes) 	 (12,817'1 tonnes) 

Produits de zinc manufac- 
turés 	 36.355  	 21,711 	  

Laiton en blocs, saumons 	 • 
et lingots (30% Zn ).. ... 	1,010,600 	126,357 	303,180 1,677,800 	226.499 	50.3,340 

Laiton en culots et riblons 
(30% Zn.) 	1,407,900 	150,346 	422,370 	311,900 	41,971 	93,570 

Laiton en tubes (30% Zn.).. 1,590,573 	314,675 	477,172 1.381,482 	349,988 	414,445 
Laiton enfil 	e 	370,407 	• 	59,984 	111,122 _439,766 	95,952 	131,930 
Laiton en barres et baquet- 

tes (en franch ) (30% Zn.) 1,747,700 	285,656 	521,310 	 

Total  	6,127,180 	937,018 	1,838,154 3,810,948 	714,410 	1,143,285 
(919'1 tonnes) 	' 	 (571'6 tonnes) 

Laiton en barres et baguet- 	• 
tes 	94,827  	215,782 	  

Laiton en bandes, feuilles 
ou plaques 	 110,733  	 234,590 	  

Laiton dans couverturt mé- 
tallique n.d 	 120,614  	 147,464 	  

Laiton dans calottes pour 	• 
fabrication d'obus 	 124,622  	 435,161 	  

Laiton dans calottes pour 
batteries électriques.  	5,684  	 5,367 	• 

Laiton dans pompes à bras. .... ... 	11,956  	10,930 	  
Laiton pour clous, broquet- 	 • 

tes, etc 	6,736  	... 	..... 	7,562 .... 	...... 	... 
Laiton, autres produits fa- 

briqués, n.d 	1,445,898  	1,406,676 	  

Total ............. .... 	.... 	1,921,070  	2, 463, 532 	  



1,624,600 
13,214,800 

11,327,338 
622,534 

- 	130,707 

2,975,700 
17,139,600 

12,831,389 
- 492,442 

189,530 _ 

736,000 

848,800 
993,119 
396,757 

1,277,2{9 1  

493,859 

354,908 
454,163' 

412,599 

13,265 
-41,325 

11,023 

2,2216,268 

4,051,410 

1,188.,887 
(594'4 tonnes) 

••• 

Valeur. Livres. 

$ 53 670 

100 27 

En blocs, saumons 
et feuilles. 

,Qta. 	Valeur. 

Année civile. 

1907 	 
1908 
1909 	  
1910 	 
1911 . 	  
1912 	  
1913 
1914 	  
1915 	 
1916 	  
1917 	  
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Sommaire des importations de zinc et des produits de zinc, de 1914 à 1917-Suite.- 

Contenu de zinc 
en livres. 

26,919,979 
(13,460 tonnes) 

Zinc et produits de zinc. 

■■• 

Zinc, en blocs, saumons et 
feuilles 

spelter. 
en tube 	  

Blanc de zinc (80% Zn.) 	 
Poussière de zinc (90% Zn.) 
Sulphate et chlorure de zinc 

de (44% Zn.) 	 

Produits fabriqués de zinc. 

Produit en Valeur des 
livres. 	produits. 

1,624,600$ 267,750 
13,214,800 1,873,605 

14,171,673 1,314,629 

	

691,704 	162,186 

	

297,061 	24,300 

29,999,838 

48,101 

Produit en 
livres. 

2,975,700 
17,139,600 

16,089.i86 
517,158 
{30,751 

37,132,445 

Valeur des 
produits. 

$ 450,161 
1,686,568 

91,699 
32,395 

3,562,228 

79,044 

Contenu de zinc 
en livres. 

33,628,661 
(16,814.3 tonnes) 

1916. 1917. 

3,642,476 

2,974,676 892,403 
(446'2 tonnes) 

' 220,800 

254,640 
297,916 
119,027 

'1,191,300 

1,199,700 
1,053,010 

525,917 

• • • ..... 

3,962,957 

Laiton en blocs, saumons et 
, lit gots (30% Zn.).. 
en culots et riblons 

(30% Zn.)..  
en tube (30% Zn.)... 

n en El 	. 
en barres et bag. (en 

franch.) (30% Zn.). 

Total 

Laiton, barres et baguettes. 
en bandes, feuilles 
plaques.   

d. couv. métal. n.d  
d. cal. p. fabrication 
d'obus. . . . 

d. calottes p. boite-
ri es électriques 

dans pompes à bras. 
p. cl ., broquet., etc. 
autres produits fa-

briqués, n.d.   

Total 	  

163,5{0 

183,611 
411,539 

. 164,833 

. 923,523 
I 

362,318 

242,101 
266,202 

1,059,678' 

6,985 
22,795 
13,796 

1,778,976 

3,752,851 

357,390 « 

357,810 
315,903 
157,784 

307,740 

279,032 
431,277 
259,200 

Importations de zinc en blocs, saumons, etc. 

Produits 
fabriqués.' 

Valeur. 

	

30,130 $ 198,570 	58,430 $ 318,810 $ 21,812 

	

21,273 	130,689 	54,780 	254,225 	14,577 

	

35,283 	199,016 	120,615 	592,148 	16,073 

	

81,660 	191,051 	109,084 	561,170 	21,829 

	

33,678 	206,859 	116,996 	654,097 	30,862 

	

100,095 ' 1517,836 	• 117,845 	686,585 	46,336 

	

47,226 	291,368 	126,051 	661,207 	54,898 

	

31,609 	189,785 	108,454 	551,031 	36,355 

	

10,537 	226,104 	142,657 	1,781,471 	,21,711 

	

16,246 	267,750 	132,148 	1,873,605 	48,101 

	

29,757 	450,161 	171,396 	1,686,568 	79,044 

Tubes sans sou- 
dures. -  Zinc spelter. 

Cita. 	Valeur. 
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Importations de blanc de zinc, poussières de zinc,' sulfate et chlorure de zinc. 

Année civile. 
Blanc de zinc. Poussière de zinc. Sulfate et chlorure de 

zinc. 

1910 .. . . 	 
1911 
1912 	  
1913 	  

1915 	  
1916 	 
1917. 	  

Livres: 

8,496,399 
8,537,498 

10,505,U44 
12,682,126 
9,415,397 

11,868,569 
14,171,673 
16,039,236 

Valeur. 

	

$ 312,779 	97,461 $ 	4,859 	237,466 

	

314,194 	86,242 	5,718 	414,500 --  

	

425,714 	308,239 	18,914 	941,780 

	

525,643 	412,291 	26,403 	634,634 

	

389,796 	362,109 	34,295 	352,715 

	

656,132 	503,143 	70,823 	379,515 

	

1,314,629 	691,704 	162,186 	297,061 

	

1,300,621 	547,158 	91,699 	430,751  

Valeur. 

$ 	6,470 
15,930 
29,104 
17,424 
9,390 

16,090 
24,306 
32,395- 

Livres. Valeur. Livres. 

. Consommation.-Le tableau des importations fait voir qu'en 1917, 16,814 tonnes de 
zinc furent importées comme zinc et produits de zinc avec, en outre, 594 tonnes de zinc 
comme laiton, et approximativement .1,100 tonnes de zinc contenues dans des produits 
fabriqués de zinc et de bronze, soit un total de 18,498 tonnes, lesquelles ajoutées aux 
9,985 tonnes de zinc affiné; au Canada, donneraient une consommation totale d'environ 
28,483 tonnes, contre 18,000 en 1916 et 14,000 en 1915. 

Cependant il est probable, quand il s'agit du zinc, ainsi qu'on l'a déjà vupour l'acier 
le cuivre et le plomb, qu'il West fait d'autres importations que celles enregistrées sous 
la classification d'usage et que la consommation vraie en ces dernières années a été plus 
forte que l'indique l'appréciation t susdite. Des renseignements provenant d'autres 
sources porteraient cette consommation à environ 41,000 tonnes pour 1917. 

Il y a actuellement au Canada trois compagnies qui construisent ou qui font tra-
vailler des usines électrolytiques, ce sont: l'Electra Zinc Company, autrefois à Wel-
land, Ont., aujourd'hui à Shawinigan-Falls, Qué.; elle emploie le procédé _ Watt ; la 
French Complex Ore Reduction Company, à Nelson, C. B., employant le procédé fran-
çais; et la Consolidated Mining and Smelting Company of Canada, Limited, à Trail, 
C. B., compagnie qui a installé une vaste usine dont elle augmente la capacité de façon 
à pouvoir, dit-on, traiter jusqu'à 70 tonnes par jour. 

En 1916, les travaux, à l'exception de l'usine de Trail, était encore dans la période 
d'essai des travaux de développement. 

L'usine de l'Etectro Zinc Company  était formée pour récupérer les minerais de 
zinc affiné de Notre-Dame-des-Ankes, Québec. 

• La French Complex Ore Reduction Company installa une usine à Nelson, après 
que le gouvernement provincial eut garanti ses obligations jusqu'à concurrence de 
$40,000, et se trouva, dit-on, en état de commencer ses travaux au commencement de 
1917,mais ne le fut pas par suite d'embarras financier. Au commencement de 1918 le 
gouvernement provincial garantit des obligations jusqu'à concurrence de $25,000 pour 
permettre à la compagnie de reprendre ses travaux. 

L'usine de Trail, de la Consolidated Mining and Smelting  Company, inaugura des 
opérations ,commerciales dans les premiers temps de 1916, et en juillet elle produisait, 
dit-on, 20 tonnes par jour. Plus tard, en cette même année, la compagnie entreprit 
d'élargir son volume de rendement jusqu'à 45 tonnes. 

Au commencement de 1917 on disait qu'elle produisait environ 45 tonnes par jour, 
et elle peut produire jusqu'à 70 tonnes en ce moment. 

-• 
Primes.-Une loi pourvoyant au paiement de primes sur le zinc, provenant des mi-

nerais de zinc extraits des mines du Canada, fut votée par la Chambre des Communes 
du Canada, le 3 mai 1916. Cette loi s'appelle "La Loi des Primes sur le zinc, 1916": 
Une nouvelle loi fut passée le 24 mai 1918 par la Chambre des Communes et intitulée 
comme suit: _ 

"Loi pourvoyant au paiement des primes sur le zinc extrait des minerais tirés des 
mines du Citiadà." 



Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes,_ 
décrète ce qui suit: 

1. Cette loi peut être citée sous le nom de "la loi des Primes sur le iinc." 
2. Chaque fois qu'il sera prouvé, à la satisfaction du ministre du Commerce, qui 

est chargé de l'application de cette loi, que le prix "standard" du zinc ou du zinc indus-
triel en rosettes, en blocs ou en saumons, à Londres, en Angleterre, est moins de £36 19s 
3d. sterling,- par tonne de deux mille deux cent quarante livres, le Gouverneur général 
en conseil pourra autoriser le paiement sur le revenu consolidé du Canada, d'un prime 
sur le zinc de la mine ou sur le zinc spelter ne contenant pas plus de deux pour ,cent 
d'impuretés, produit au Canada, dans le temps où le prix sera comme il est dit ci-dessus, 
ce zinc devrait 'être dérivé des minerais de zinc extraits des mines du Canada. Cette 
prime sera égale à la différence entre ce prix "standard" par tonne de £36 19s. 3d. par 
tonne, mais elle ne devra jamais dépasser deux cents par livre, et en aucun cas une pri-
me ne sera payée lorsque le prix payé pour ce zinc et ce spelter sera huit cents ou davan-
tage par, livre de zinc ou de spelter. 

3. Aucune prime ne sera payable-tant que cette loi sera en vigueur-sur le zinc ou 
le spelter produit pendant le temps de la durée de la guerre, et aucune prime ne sara 
payable sur le zinc ou le zinc industriel produit après le trente et unième jour de juillet 
mil neuf cent dix-sept. 

4. Le montant total payable, sous les stipulations de cette loi, ne devra Pas dépassez 
$100,000. 

5. Le Gouverneur général en conseil pourra faire des règlements pour l'application 
des stipulations de cette loi. 

Production du zinc en Colombie britannique, par district, 1912-1917.* 
Contenu de minerai expédié en 1 vres.) 

- 	, 	 1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

Kootenay, Est- 	 - 
Division de Fort Steele 	180, 000 	14, 840,000 	20,715,090 
Windermere-Golden.... ..... 	142,613  	 311,719 	210,000 	18,000 

Kootenay, Ouest- 
Ainsworth. 	 150,680 	280,000 	678,940 	625,971 	918,601 
Nelson 	 332,003 	-3,127,209 	3,470,036 	982,309 
Slocan    	5,215,637 6,608,088 7,254,464 	8,684,572 	17,854,357 	18,789,573 
Revelstuke, etc 	 33,279 

Boundary-Yale- 
Kamloops, etc 	.   	• 	 27.564 

Cariboo-- 	 _ 	 - 
Omineca. ................. 	... ... 	... ›- 	 168,616 	364,097 

, 

	

5,358,280 6,758,768 7.866,467 	12.982.440 	37.168.980 	41.848.513 

Extrait du rapport du Ministère des Mines, Colombie britannique. 

Production mondiale du zinc spelter en petites tonnes.* 
, 

• _ 
Pays. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914: 	1915. 	1916. 

 	. 	-  
• 

Australie 	1,198  	560 	1,904 	2,531 	4,105 	5,616 e) 	7,500 	 
Autriche et Italie.. 	14,063 	13,931 	14,666 	18,602 	21,609 	23,928 	  
Belgique., 	181,851 184,194 190,233 215,050 	220,678 	217,928  	 .. 
France et Espagne 	61,512 	61,859 	65,191 	79,791 	79,543 	78,289 (a) 12,944 (a) 	8,497 	 
4llemagne.... ... 	239,062 242,594 251,046 276,008 	298,794 	312,075 	 
Urande-Bretagne.. 	60,029 	65,422 	69,531 	73,803 	63,086 	65,197 	 • 
Hollande 	19,017 	21,548 	23,121 	25,059 	26,380 	' 26,811 	18,098 	12,243 	 
Japon  	 ' 	6,554 	23,421 	 
Pologne 	9,740 	8,758 	9,514 	10,952 	• 9,659 	8,389(c) 	7,000 	  
Etats-Unis.. 	210,424 255,760 269,184 286,526 	338,806 	346,676 	353,019 	489,519 	 
bTorvège 	 7,363 	8,959 	10,237 (b) 10,028 (b) 17,349 	 

	

Total 	70R 5Q 	RU ARA R112 nin ORR IIKR 1 mn nin 1 (Ag evc 

• Ressources minérales des Etats-Unis. (a) Espagne seulement (b) Pour la Suède. (0) Evaluée. 
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Consommation mondiale de zinc spelter, en petites tonnes.* 

.. 	 - 
- 	 • 

	

Pays. 	1908. 	1909. 	1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	- 191 -5. 	1916. 

' 
Autriche•Hongrie. 	35,935 	36455 	37,258 	47,950 	51,588 	44,533 	  
Belgique 	74,956 	71,209 	84,326 	81,240 	85,098 	84,216 	 
France 	 . 	85,869 	73,744 	62,059 	- 90,389 	90,389 	89,286 	  
Allemagne 	198,634 207,343 203,374 	241,734 	248,899 	255,731 	  
Grande-Bretagne.. 152,669  171,408  195,989 	193,674 	204,146 	214,508 ' 	 
Hollande 	4,189 	4,409 	4,409 	4,409 	4,409 	4,40' 	  
Italie. 	9,259 	9,039 	8,929 	11,133 	11,795 	12,015 	 
Russie 	19,621 	20,282 	27,447 	31,856 	30,754 	36,707 	  
Espagne- 	5,512 	4,960 	4,630 	5,291 	5,181 	6,503 	  
Etats-Unis 	214,167 270,730 245,884 	280,059 	340,372 	295,370 
Autres pays  	11.023 	9,921 	13,669 	19, 621 	21,715 	23,038 	  

Total' 	811,834 879,200 887,974 1,007,356 1,094,346 1,066,319 	 

*Ressources minérales des Etats-Unis. 

Installations électrolytiques pour traiter - le zinc au Canada. 

Compagnie. Endroit de l'usine. Remarques.  

Shawinigan Falls, 
• Qué. 

Nelson, C. B 	 

Consolidated Minin g and Smelting Co. 
of Canada, Ltd 	  

Electro Zinc Company, Ltd 	. 

French Complex Ore Reduction  Com-
pany 

*  

Capacité de l'usine 45 tonnes de zinc affiné par 
jour, étant augmentée à 70 tonnes par 
jour. 

- Pour expérience en 1916. Petit outillage pour 
extraire le zinc de l'oxyde de zinc. 

Pour expérience. Petite usine de démonstra-
tion à Nelson, C.-B. 

Installations électrolytiques pour traiter le zinc aux Etats-Unis. 

Capacité 
Compagnie. 	 Endroit de l'usine, 	quotidienne de ' , Remarques. 	, 

spelter. 	 , 

•
, 

American Smelting and Refining Co.. Omaha,' Nebr 	 Pour expérience... En opération en 1915. 
s 	 0 	 0 	Garfield, Utah 	 10 tonnes.   Projetée. 

Anaconda Copper Mg. Co 	Anaconda, Mont.. 25 tonnes.......... En  construction ; 10  tonnes,  
en opération en 1915. 

s 	 s 	s   Great Falls, Mont. 100 tonnes.... ... En construction. 
Bully 4ili Copper Co  	Bully Hill, Cal..: .  ( Pour expérience. En opération en 1915. 

110 tonnes.... .. 	Ee construction, 
Daly-Jude  Mining Co 	 Park City, Utah. 	15 tonnes. 	 0 	 . 	0 

Electrolytic Zinc Co 	  Baltimore, Md 	10 tonnes 	En construction : 21 tonnes 
anfourd'hui en opération. 

Mammoth Copper Mg. Co........ .. Kennett. Cal 	 Ponr expérience... En opération en 1915. 
Northwestern Metals Co ... - - 	Helena, Mont.... 	Capacite, 100 ton- Procédé Malm • ne fonction- 

nes de minerai 	nait  pas en 1915. 
Reed Zinc Co 	Palo Alto, Cal... Pour expérience... En opération en 1914.15. 
River Smelting and Refining Co 	 Keokuk, Iowa .... Pour expérience.. 	En opération  1915. 
Western Metals Co 	 Georgetown, Colo.  Capacité,  100 ton- Procédé de Malm en cons- 

nes cié minerai.. 	truction. 

• Tel qu'il est publié par le Service géologique des Etats-Unis, le 4 avril 1916. 



Cornues à 
la tin de 

1915. 

Cornues 
le 30 juin 

1916. 

Fort Smith, Ark.. ..... . 
Van Buren, ..... 
Pueblo, Colo 
Hillsboro, 	.... A 
Collinsville, 	..... 
E. $t. ',Mil% 	. ....... A 
Danville, 
Peru, - - 	. 
La Salle, 
Beckemeyero. . 
Depue, 
Springfield, 	• 
Hillsboro, 	. 
Sandoval, 	H 
Pittsburg, Kan... 
Caney, - 	. 
Dearing, 
Chanute, 
Bruce, 
Cherryvale, 
Neodesha, 
Concret°, 
Pittsburg, 

Cane-y,  
Pittsburg, 
Gas 
Altoona, 
Iola, 
La Harpe, 	, . 
Weir 
St. anis, 
Itich Hill, 	. . . 
Nevada, ..... 

Okla. .. • • ... . Bartlesiille,  
Blackwell, 
Collinsville, 
Bartlesville, 
Henryetta, 

Checotah,   .. 
Kusa, 	 ..... 

Bartlesville, 	. 
Kusa, 	If 

Quin ton, 
Collinsville, 	. 	 
Sand Springs, - 	..... 
Donora, Penn.. 	A 
Langeloth, 	 A 
Palmerton, 
Clarksburg, W.Va• ...... 

Meadowbrook, 	... A 
Moundsville, 	.....  

Installation avec cornues spé-
ciales :- 

Michael Hayman & Co., 
Buffalo, N.-Y. 	.. 

Trenton Sm. & Refining 
Co., Trenton, N.-J...... 

Wm.•Cranip & Sons Ship & 
Engine Bldg. Co., Phila- 
delphie, Pa ....... 	. 

• A 

. A 

• . 	...... 
..... 	• • • 

A 

2,560 
2,400 
1,944 
4,861 
2,304 
3,220 
5,400 

-4,610 
6,168 

352 
9,668 
4,480 
3,200 

672 
992 

6,080 
4,480 
1,280 

896 
4,800 
3,760 
1,320 
1,792 

448 
1,280 

910 
4,868 
4,600 
3,440 
1,924 

2,000 
448 
672 

' 6,336 
1,600 

13,440 
3,456 

3,000 
2,560 
3,720 
4,000 
4,970 
1,600 

6,232 
8,000 
9,120 
6,384 
6,960 
3,618 
5,760 
8,592 

196,640 

, 	12 

60 

.- 32 

Compagnie Endroit. 

Fonderies de zinc en opération, aux Etats-ITnis, et leurs caPacités respectives, en 
1916, par compagnie et pour chaque état.* 
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tais-Unis, et leurs cap. , 
e et pour chaque état. 

Four-
neaux à 
revête-
. ment 
acide. 

Cornues addi- 
tionnelles 

projetées ou 
en voie de 

construction. 

Fort Smith Spelter Co  ' 
Arkansas Zinc Co.. 	  
United States Zinc Co 	 
American Zinc Co. of Illinois. 
Collinsville Zinc Sm. Co 	 
Granby Mg. & Sm. Co 	  
Hegeler Zinc Co.• 	  
Illinois Zinc Co 	 
lilatthiesson & Hegeler Zinc Co.... 
Missouri Zinc Co 	 
Mineral Pt. Zinc Co. 	' 
National Zinc Co. 
Robt. Lanvon Z. & Acid Co 	 
Sandoval Zinc Co.... . ...... 
Auierican Spelter Co 	  
American Zinc, Lead & Smelting Co 	 

Chanute Spelter Co 	  
Cherokee Smelting Co  . 
Edgar Zinc Co 	  
Gtanby Mg. &  Sm: Co 	 
Iola Zinc Co 
Joplin Ore & Spelter Corporation.. 
Lanyon Smelting Co 	  
Owen Zinc Co. 	..... 
Pittsburg Zinc Co 	  
Prime Weste, n S1 elter Company 	 
U. S. Smelting Co ....... 	. 	 

t e el • • • - 	• • 	...... 

Weir Smelting o 	  
Edgar Zinc Co 	  
Miss. Zinc Sm. Co. 	  
Nevada Smelting Co 	  
Bartlesville Zinc Co.. 	  

ff 

	

(Lanyon-Starr Plant) 	 
Eagle-Picher Lead Co  • 
Henryetta Spelter Co.... 	 
J. B. Kirk Gas & Sm. Co.... .... 
Kusa Spelter Co. ... 
La Harpe Spelter Co ....... 	 
National Zinc Co 	  
Oklahoma Spelter Co 	 
Quinton Spelter Co 	  
Tulsa Fuel & Mg. Co 	  
U. S. Zinc Co 	  
American Steel & Wire Company 	 
American Zinc & Chemical Co 	 
N. J. Zinc Co. (of Pennsylvania) 	 
Clarksburg Zinc Co 	  
Grasselli Chemical Co 	  

.• 
United Zinc Smelting Corporation 	 

Total pour tous les états .. . 	 

4,000 
1,792 
3,220 
3,600 
4,640 
6,168 

352 
9,068 
3,200 
1,810 

672 
, 	896 

6,080 
4,480 
1,280 

896 
4,800 

, 3,760 
660 

1,444 
448 

1,280 
910 

4,868 
3,960 
3,440 
1,921 

2,000 

672 
5,184 

10,752 
3,456 

3,720 

4,970 

6,232 
5,680 
3,618 
3,648 
6,720 
3,618 
5,760 
-8,592 

156,568 

12 

96 

32 

*United States Geological Survey, Press Bulletin No. 285, août 1916. 
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PRODUITS NON-MËTALLIQUES. 

ABRASIFS. 

- Les abrasifs produits au Canada sont: le corindon, les divers grès à polir, tels que: 
pierres meulières, meules à défibrage, pierres à aiguiser et le tripoli ou terre d'infu-
soires. Les abrasifs artificiels comprenant les abrasifs alumineux faits avec de la bau-
xite importées, et les abrasifs ou carbure sont également fabriqués en quantités consi-
dérables: 

Le corindon. 

Les ventes totales de corindon en grains retiré des minerais de corindon canadien 
en 1917, s'élevèrent à 375,938 livres évaluées à $32,153 -soit une moyenne de 8.55 cents 
la livre. Les ventes de 1916 furent de 134,811 livres évaluées à $10,307, soit une .  moyenne 
de 7.65 cents la livre. Bi'en que la production de 1917 fut presque triple de celle de l'an-
née précédente, la production est actuellement bien inférieure à ce qu'elle fut dans les 
années de 1905 à 1913. • 

Le corindon en grains récupéré en 1917, fut retiré de 4,659 tonnes de roche broyée, 
soit une récupération de 4.0 pour cent. Dans les premiers temps de cette industrie la 
récupération de corindon fut de 6 à 10 pour cent de la roche broyée, sous forme de 
grains de corindon. Pendant ces dernières années la roche broyée a été d'une teneur 

- très inférieure. 
Les statistiques de la production annuelle sont données dans le tableau suivant:- 

Production de minerai de corindon et de corindon. 
(En petites tonnes) 

	

Corindon 	 P:ix 

	

Mins -ai 	Corindon 	Récupé- 	, 	Corindon 	Total du 

	

Année civile 	 , moyen brut 	en grains, 	ration: 	en  gra Ils 	en grains 	co 'bidon 	V 

	

%endu au 	 aleur 	en cents 

	

traité 	eassé 	% 	. 	export 	-en gi-a;ns 

	

Canada 	' 	- 	" 	 par livre 
• 

1900 	60 	- 	3  	3$ 	300 	5-00 
1901 	4,134 	444 	10-7 	85 	302 	387 	46,415 	5-97 
1902 	7,996 	806 	10-1 	106 	662 	768 	84,465 	5 •49 
1903 	  (a) 	8,877 	' 839 	9.5 	85 	618 	703 	77,510 	5-51 
1904 	28,187 	1,654 	5 •9 	116 	877 	993 	109,545 	5-51 
1905 	 , 	23,571 	1,681 	7-1 	140 	1,504 	1,644 	149,153 	4-48 
1906 	45,719 	2,914 	6-4 	162 	2,112 	2,274 	204,973 	4-50 
1907 	60,532 	2,682 	4.4 	164 	1,728 	1,892 	177,922 	4-70 
1908 	 • 	2,678 	106 	4-0 	99 ., 	990 	1,089 	100,398 	4-60 
1909 	35,894 	1,579 	4-4 	129 	1,362 	1,491 	162,492 	5-45 
1910 	37,183 	1,686 	4 •5 	106 	1,764 	1,870 	198,680 	5-31 
1911 	41,975 	1,641 	3-9 	92 	1,380 	1,472 	161,873 	5-50 
1912 	36,879 	1,620 	4.4 	63 	1.897 	1,960 	239,091 	6-10 
1913 	12,290 	763 	6-2 	23 	1,154 	1,177 	137,036 	5-82 
1914 	. 	.12,111 	695 	5-7 	14 	534 	548 	72,176 	6-59 
1915 	1,724 	' 	116 	6-7 	21 	240 	262 	33,138 	6-33 
1916 	1,864 	67 	- 	3-6 	8 	59 	67 	10,307 	7-65 
1917.  	4,659 	188 	4-0 	16 	172 	188 	32,153 	8.55 

Total 	 18,783 	1,997,627 	 

(a) En plus de cette quantité, qui a été broyée au Canada, 267 tonnes dè minerai furent extraites et 
xpédiée. aux Etats-Unis pour y être traitées. 

On trouve le corindon dans une région qui comprend plusieurs cantons des comtés 
de Renfrew et de Hastings 'dans la province d'Ontario. L'industrie y commença en 
1900, la production atteignant son maximum en 1906. De 19_07 à 19131a production 
annuelle fut moindre mais à peu près uniforme. . 
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- Pierres meulières, meules à défibrage, etc. 	-` 	• 

La production total s de pierres meulières, de meules à défibrage et à aiguiser, en 
1917; fut de 2,523 tonnes évaluées à $45,754 contre une production, en 1916, de 3,478 
tonnes évaluées à $52,782. 

La production d'abrasifs est établie de longue date dans la Nouvelle-Ecosse et le 
Nouveau-Brunswick et, quant au rendement, cette production est  restée stationnaire 
pendant plusieurs années. 

Les pierres meulières bien finies sont expédiées et vendues an Canada, à Terre-
Neuve et aux Etats-Unis, les prix variant, en 1917, entre $14 et $26 la tonne. 

On fabrique chaque année un grand nombre de meules à défibrag.  e. Les pierres à 
aiguiser, soit finies soit inachevées, sont expédiées au dehors; quelquefois aussi de 
petites quantités de grès dur pour polir le marbre. 
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Production annuelle de pierres meulières. 

, 

Nouvelle-Ecosse 	Nouveau-Briins- Total 	Videur 
Année civile . 	 , wick 	 moyenne 

	  par tonne  

	

Tonnes 	Valeur 	Tonnes 	Valeur 	Tonnes 	Valeur 

1886 	1,765$ 	24,050 	' 	2,255 $ 	22,495 	4,020$ 	46,545$ 	11 58 
1887 	1,710 	- 	25,020 	3,582 	38,988 	' 	5,292 	64,008 	12 10 
1888 	 ' 	1,971 	20,400 	3,793 	30,729 	5,764 	51,129 	8 87 
1889 	712 	7,128 	2,692 	23,735 	3,404 	30,863 	9 07 
1890 	850 	8,536 	4,034 c 	33,804 	4,884 	42,340 - 	8 67 

1891 	1,980 	19,800 	2,499 	22,787 	4,479 	42,587 	9 51 
1892 	2,462 	27,610 	2,821 	23,577 	5,283 	51,187 	9 69 
1893 	2,112 	21,000 	2,488 	17,379 	4,600 	38,379 	8 34 
1894 	2,128 	16,000 	1,629 	16,717 	3,757 	32,717 	8 71 
1895 	1,400 	14,000 	2,075 	17,932 	3,475 	31,932 	9 19 
1896 	1,450 	14,500 	2,263 	18,810 	3,713 	33,310 	8 97 
1897 	1,407 	17,500 	3,165 	24,840 	4,572 	42,340 	9 26 
1898 	1,422 	12,350 	3,513 	32,425 	4,935 	44,775 	9 07 
1899 	1,378 	10,300 	3,133 	32,965 	4,511 	43,265 	9 59 
1900.  	1,411 	12,600 	4,128 	40,850 	5,539 	53,450 	9 65 

1901 	358 	3,200 	4,223 	42,490 	4,581 	45,690 	9 97 
1902 	1,074 	8,118 	3,559 	36,000 	4,633 	44,118 	9 52 
1903 	1,337 	9,562 	4,201 	38,740 	5,538 	48,302 	8 72 
1904 	 1,029 	7,332 	3,620 	35,450 	4,649 	42,782 	9 20 
1905 	1,020 	10,200 	4,520 	, 52,175 	5,540 	62,375 	. 	11 25 
1906 	1,023 	9,680 	4,340 	50,134 	5,363 	59,814 	11 15 
1907 	 551 	4,480 	4,863 	55,896 	5,414 	60,376 	11 15 
1908 	473 	4,803 	3,370 	43,325 	3,843 	48,128 	12 52 
1909 	 312 	3,204 	3,963 	51,460 	4,275 	54,664 	12 79 
1910  	387 	3,496 	3,586 	43,700 	3,973 	47,196 	11 88 

1911 	380 	3,382 	4,186 	49,560 	4:566 	52,942 	11 56 
1912 	374 	3,760 	4,038 	48,330 	4,412 	52,090 	11 81 
1913 	350 	4,900 	4,487 	46,425 	4,837 	51,325 	10 61 
1914 	350 	5,270 	3,626 	49,234 	3,976 	54,504 	13 71 
1915 	285 	5,300 	2,295 	30,468 	2,580 	> 	35,768 	13 86 
1916 	 273 	5,800 	3,205 	46,982 	3,478 	52,782 	15 18 
1917 	375 	9,875 	2,148 	35,879 	2,523 	45,754 	18 13 

. 

	

Total 	142,409 	1,507,437 • 	 

Pendant l'année 1917, la valeur des exportations de pierres meulières, produits 
finis et produits inachevés, d'après les relevés du ministère des Douanes, s'éleva à 
$31,304 .les pierres finies figurant pour $29,242 et les pierres brutes, 310 tonnes, pour 
$2,062). En 1916, les pierres meulières exportées étaient évaluées à $44,942, les 
finies figurant pour $43,178 et les inachevées pour $1764. 
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La majeure partie de la production canadienne de pierres meulières est exportée. 
Pour répondre aux demandes surtout des provines de Québec et d'Ontario, on a impor-
té, en 1917, des pierres meulières pour une valeur de $185,607; 519 pierres meulières 
évaluées à $910; de l'émeri, pour $79,176; des produits manufacturés d'émeri • pour 
$553,660; de la pierre ponce, $34,162; du papier de verre pour $331,776; du sable 
ferrugineux pour polir le verre ou le granite, ou pour scier la pierre, pour 
des abrasifs artificiels évalués à $112,614, soit une valeur totale de $1,334,642. 

Exportations de pierres meulières.* 

	

Année civile 	Valeur 	Année 	 Année 	 Année Valeur 	 Valeur 	civile 	Valeur civile 	 civile 

i 	' 

	

1906 	 5 	31,978 	1909 	 $ 	13,942 	1912 	 $ 	26,535 	1915 	 5 	36,234 

	

1907 	32,534 	1910 	23,502 	1913 	54,867 	1916 	44,94 2 

	

1908 	19,721 	1911 	29,206 	1914 	24,407 	1917 	31,304 

• Comprenant la pierre pour la fabrication de pierres meulières. 

Importations de matières abrasives. 

Pierres 	Meules 	Emeri 	Manufac- 	Pierre 	Sable fer- 	Papier 

	

. 	meulières tures 	ponce 	rugineux 	sablé 

	

Exercice financier 	 (c) 	(a) 	d'émeri 	(d) 	(e) 	(f) 
, 	 Valeur 	Valeur 	Valeur 	(b) Valeur 	Valeur 	Valeur 	Valeur 

	

, 	 

1910 	  i 	71,394$ 	- 	854$ 	40,400$ 	92,890$ 	14,829$ 	6,647$ 	148,384 
1911 	123,356 	1,642 	, 46,274 	104,170 	18 779 	8,340 	164,474 
1912 	 112,020 	1,409 	48,616 	130,571 	21,310 	13,347 	189,782 
1913 	145,247 	1,784 	48,995 	135,654 	17,861 	10,168 	. 171,516 
1914 	98,872 	16 	29,127 	88,881 	16,976 	13,743 	138,415 
1915 	79,391 	314 	67,067 	139,665 	18,814 	3,263 	133,677 
1916 	122,291 	648 	50,666 	317,053 	-34,554 	15,641 	247,317 
1917  	 185,607 	910 	79,176 	553,660 	34,162 	36,737 	331,776 

(a) Emeri nature, broyé ou pulvérisé. Franc de droits. 
(b) Roues d'émeri ou de corindon, et produits manufacturés d'iceux. 
(c) Pierres meulentes en blocs, à l'état brut ou manufacturé, non cerclé ni préparé en meules. 
(d) Ponce et pierre ponce, pulvérisée ou non. Franc de droits. 
(e) Sable ferrugineux ou globules pour polir le verre, ou le granite ou pour scier la pierre. Franc de droits 
(f) Papier sablé, verre, silex, papier émeri ou toile émeri. 

Tripoli. 
- 

Les chargements de tripoli en 1917 furent de 600 tonnes évaluées à $18,000, contre 
620 tonnes en 1916 évaluées à $12,139. 	- 	; , . : '; 	, 

,,,Les expéditions ont beaucoup vat:ié, d'année en tannée, et parfois les compagnies 
d'exploitation n'ont expédié que de leurs réserves. 

De 1902 à aujourd'hui la Nouvelle-Ecosse a été la seule province à expédier du tri-
poli. En ce moment la seule compagnie exploitante est la Oxford Tripolite Company, 
qui travaille dans le comté de Colchester. Le produit brut est séché puis traité dans un 
petit broyeur. 

Une revue succincte des emplois du tripoli, avec une liste des principales localités 
du Canada où le tripoli se rencontre, fut publiée dans le Rapport annuel sur la produc-
tion minérale de 1914. 

64724-9 
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Envois, annuels de tripoli. 

Année 	 Année •Tonh 	Valeur 	Année 	Tonnes 	Valeur civile 	es 	 civile 	 r 	 Tonnes 	Valeurcivile 

1896 	644 	$ 	9,960 	1904 	320 	$ 	6,400 	1911 	20 	$ 	122 
1897 	15 	150 	1905 	300 	3,600 	1912 	as 	230 
1898 	1,017 	16,660 	1906 	• 	Néant. 	Néant. 	1913 	620 	12,138 
1899 	1,000 	15,000 	1907 	30 	225 	1914 	650 	13,000 
1900 	336 	1,950 	1908 	30 	195 - 	1915 	317 	12,119 
1901 	850 	15,300 	1909 	Néant. 	Néant. 	1916 	620 	12,139 
1902 ..... .. 	1,052 	16,470 	1910 	22 	131 	1917 	600 	18,000 
1903 	835 	16,700 	 ' 

Abrasifs artificiels. 

La production _des abrasifs artificiels.  a pris des proportions considérables dans les 
deux dernières années, l'emplacement de cette induâtrie se trouvant dans le district du 
Niagara où d'énormes quantités de force électrique se trouvaient disponibles. Tout 
récemment une usine a été commencée à Shawinigan Falls (Québec). 

Des abrasifs au carbure de silicium, connus sous -certains noms dans le commerce, 
sont fabriqués actuellement dans trois usines. Le carbolon est fabriqué par la Exolon 
Company à Thorold, Ontario; le crystolon est fabriqué par la Norton. Company à Chip-
pewa, Ontario; et le carburundum est fabriqué par la  Canada Aloxite Company, à Sha-
winigan Falls, Québec. Ces abrasifs sont faits avec du coke et de la silice pure qu'on 
réduit dans un type spécial de four électrique inventé à cette fin spéciale. 
• Le corindon artificiel, ou les abrasifs alumineux, sont faits avec de la bauxite im-

portée des Etats du sud. On ajoute du coke et du fer et la charge entière est fondue 
dans un four électrique. L'élimination de la silice d'avec le minerai a pour résultat 
la formation d'un sous-produit d'un ferro-silicium de basse teneur. 

Les abrasifs alumineux obtenus comprennent: P " Aloxite " fabriquée par la 
Cana.clian Aloxile Company (The Carborundum Company) à Niagara Falls (Ontario); 
P"Alundum" fabriqué par la Norton Company à Chippewa (Ontario); P"Exolon", fabri-
qué par la Exolon Company à Thorold. (Ontario) ; le "Coralox" fabriqué par D.A. Breb-
ner, Limited, à Hamilton, (Ontario) ; et le corindon artificiel fabriqué par la National 
Abrasive Company, à Hamilton, (Ontario); usine transportée à Niagara Falls, en 1918. 
En réalité tous les abrasifs alumineux bruts et fabriqués au Canada sont envoyés dans 
les usines des Etats-Unis pour y être achevés.' 

La production totale des abrasifs artificiels dans les usines soit canadiennes soit 
américaines, telle qu'elle ressort des documents recueillis et publiés par le Service géo-
logique des Etats-Unis, fut, en 1916, de 38,841 petites tonnes évaluées à $2,935,909. Ce 
relevé comprend la production' des abrasifs d'acier broyé aussi bien que des abrasifs au 
carbure et alumineux. 

La production totale d'abrasifs artificiels offerts sur le marché et fabriqués avec de 
la bauxite indigène des Etats-Unis, en 1917 (Service géologique des Etats-Unis, Rap-
port sur "Bauxite et Aluminium" 1917) fut de 48,460 petites tonnes, évaluées à $6,970,- 
000 approximativement, ou environ $144 la petite tonne. C'est une augmentation sur 
la production de 1916, de 58 pour cent en quantité et de 200 pour cent en valeur. La 
valeur moyenne, cependant, est variable par le fait que les prix obtenus pour le produit 
dépeneent de plusieurs facteurs parmi lesquels la dureté, la taille du grain, le degré du 
fini, etc., peuvent être mentionnés. 
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ACTINOTE. 

• On ne mentionne aucune production nouvelle d'actinote, en 1917, mais on relève 
des expéditions de 120 tonnes des réserves, évaluées à $1,320, la valeur étant celle de la 
matière une fois broyée et .  préparée pour la vente. 	• 

La production de l'actinote au Canada s'est bornée aux cantons d'Elzévir et de 
Xaladar , dans les comtés d'Hastings et d'Addington, province d'Ontario, le centre de 
cette industrie se trouvant au village d'Actinolite. Les premiers travaux remontent à 
l'année 1883, à peu près. Pendant quelque temps les gisements ne furent travaillés 
qu'à de longs intervalles, quand on avait abattu assez de roche pour répondre aux 
demandes de plusieurs années subséquentes. 

L'actinote est employée comme un ingrédient dans la composition d'un goudron de 
toiture, le broyage de la matière brute se faisant de telle sorte que la fibre n'en est pas 
détruite.' 

Le seul expéditeur en ces derniers temps est l'A ctinolite Mining Company, à Bloom-
field,' New-Jersey, E.-11 d'A., qui possède des gisements d'actinote dans les cantons de 
Kaladar et d'Elzévir, et dont les usines de broyage sont à Actinolite (Ontario). 

Production annuelle de l'actinote. • - 

. ' Année civile 	Tonnes 	Valeur 	Prix 	Année civile 	Tonnes 	' Valeur 	Prix  moyen 	 moyen 

- 
1897 	' 	205 	$1,845 	 1911  	67 	$ 	736 	$ 	11 00 
1899.. ......... ... - 	57 	4,872  	1912. 	92 	1,000 	10 87 
1900. 	 303 	 ' 	1913 	66 	' 720 	10 91 
1901  	521 	., 3,126  	1914 	• 	 119 	1,304 	10 96 
1902.. 	550 	4,400  	1915 	220 	2,420 	11 00 
1903. 	550 	3,108  	• 1916 	. 	250 	2,750 	11 00 
1909 	Néant 	Néant 	''. 	1917 	120 	1,320 	11.00 
1910 	, 	30 	330 	$1100  

64724-9 1 
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ARSENIC. 

La production totale d'arsenic blanc, en 1917, a été de 2,936 tonnes, évaluées à 
$669,431 et comprenait 2,656 tonnés d'un oxyde arsénieux brut et affiné, évaluées à $658,- 

• 231, et 280 tonnes d'arsenic contenu dans des concentrés d'or arsénical, évaluées 'à $11,- 
200. 	 • 

Jusqu'en 1903, la, production d'arsenic blanc, au Canada, prOvenait d'ulle usine à 
Deloro, Ontario, qui traitait les résidus d'ar sénio-sulfuré naturel de fer dont avait 
été extrait par, amalgamation et par le procédé de cyanuration. Mais depuis 1903 cette  
industrie est sans vie, malgré l'octroi d'une prime accordée par le gouvernement d'On:- 
tario, en 1907, pour "l'arsenic blanc, autrement 'appelé oxyde arsénieux, provenant des 
minerais de mispickel et non d'un minerai contenant de la àmaltine, de la nicolite ou 
de la cobaltine." 

En 1906, des usines traitant les minerais de cobalt; se disposèrent à utiliser,l'arse-
nic blanc comme produit secondaire et, depuis lors, on a produit chaque année de Par. 
senic blanc, la quantité de cette production ayant été assez constante depuis cinq ans. 
Aucune prime n'est payée sur cet arsenic blanc. r 

De 1907 à 1909 de petitei expéditions de concentrés d'un minerai arsénique eurent 
lieu de la Nouvelle-Ecosse pour les contenus en atsenic. La Headly Gold Mine, dans 
le district de Similkameen, en Colombie britannique, a, -pendant bien des années, 
expédié de grandes quantités de concentrés d'or arsénique à Tacoma, dans l'Etat de 
Washington, pour en extraire l'or. Ce ne fut ,qu'en 1917 qu'une usine fut installée 
pour la récupération .de l'or. Pendant les quatre derniers mois de cette année une 
petite somme fut reçue en paiement de l'arsenic contenu dans les concentrés expédiés. 

Les exportations d'arsenic blanc en 1917, selon les relevés du Bureau des Douanes, 
furent de 4,572,400 livres (2,286 tonnes) évaluées à $507,898, contre des exportations, 
en 1916, de 3,950,500 livres (1,975 tonnes) évaluées à $197,458. - 

Les importations de sùlfure d'arsenic, en 1917, furent de 252,848 livres, évaluées 
livres, évaluées à $32,08,3, contre 41,090 livres, évaluées à $7,086, en 1916. 

Les importations de sulfure d'arsenic, en 1917, furent de 252,848 livres, évaluées 
à $22,053, contre des importations, en 1916, de 239991 livres, évaluées à $11,839. 

On importa aussi, pendant l'année 1917, des arséniates de bi-arséniates et des stan-
nates de soude pour un montant de 4,469 livres évaluées à $588, contre 15,779 livres, 
en 1916, évaluées à $1,228. . „ 

Production annuelle d'arsenic. 

Arsenic blanc. 	 Minerai d'arsenic. 	Arsenic blanc. 
• . 	, 

Année civile.  	Aimée civile. 

, 	 Tonnes. 	Valeur. 	 Tonnes. 	Valeur. 	Tonnes. 	\Temin 

1885 	440 	$ 17,600 	1903 	 257 	$ 15,420 
1886 	120 	5,460 	1904-5 	  
1887 	 - 	 30 	1,200 	1906  	 '201 	14,058 
1888 	30 	1,200 	1907 	i 	656 	5  11,094 	mo 	36,209 
1889 	Néant. 	Néant. 	1908 	 986 	17,506 	7151 	41, 0e0  
1890 	25 	1;500 	1909 	224 	3,346 	1,129 	64,100 
1891 	20 	1,000 	1910 	547 	.5,716 • 	1,502 	75,328 
1892-3 	Néant. 	Néant. 	1911 	2,097 	76,237 
1894 	7 	420 	1912  	 2,045 	89,262 
1895-8 	Néant. 	Néant. 	1913 	 1,692 	101,463 
1899 	57 	4,872 	1914  	 1,737 	104,015 
1900 	. 	303 	22,725 	1915  	 2,398 	147,830 
1901 	, 	695 	41,676 	1916  	 2,186 	262,349 
1902 	800 	48,000 	1917 	 11,200 	2,656 	658,231 



Importations d'arséniate, de bi-arséniate et de stannate de sonde. 

I• 

, 

. 	. 
■ 	 . 

Année civile. 	,Livres. 	Valeur. 	Année civile. 	- 	Livres. 	Valeur.  

, 1908  ' 	 I  ' 	 '  "'" 	 ' 	' ' 	' 	. 1,913,732 	8 43493 	"1913 	 2,60,767 	$ 107,094 ' 	. 
1909..1.:..-,1 ... 4 ..... , 	 3,111,249 . ,,119,673 	.1914 	' 	3,751,900 	132,567 
1910.  	4,512,673 	173,932 	1915   	4,636,400 	'174,190 

. 	 .  1911 	-' 	' ' 	''' 	. 	' 	"' 	4,125,558 ' 	81,761 	1916 	3,950,500 	197,458 
1912 - 	• 	 , 	3,847,906 , • 101,310 	1917 	4,572,400 	507,898 

- 	. 	. 

Oxyde  arsénieux. • 	Sulfure d'arsenic.* 

Année civile. 	' . 	 Total 

Livres. 	Valeur. 	' - Livres. 	Valeur. 

1907 	, 	 622,888 	8 	42,245 	64,014 	$ 	4,249 	$ 	46,494 
1908 	" 	 127,942 	4,043 	302,970 	12,754 	16,797 
1909 	23,857 	1,285 	309,141 	12,371 	13,656 
1910 	260,415 	6,891 	257,451 	' 	8,946 	15,837 
1911 	 ' 	7,338 	158 	330,170 	6,665 	6,823 ' 
1912 	76,528 	1,722 	451,928 	(19,431 	21,153 
1913 	18,788 	1,061 	455,394' 	17,759 	18,820 
1914 	 - 1  	'. 	5,012 	249 	• 	11,494 	756 	1,005 
1915 	  ' 	,' 	‘14,222 	' 	657 	171,993 	5,415 	6,072 
1916 	41,090 	7,086 	239,991 	11,839 	18,92 
1917 	 ' 	' 	'' 	247.610 	32.083 	252.848 	22.053 	T 	54.13 
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Exportations d'arsenic blanc. 

''Franc de droit. 	, 	• 

' Importations d'arséniate, de bi-arséniate et de stonate de sonde. 

' Année civile. ' •  • Livres.  Valeur. 

1907 	 -; 	:t 	< 	• 	 ' 

1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	 
1912 	  
1913,à 	  
1914 	. 
1915 	  
1916 	- 	4 	. 

1917 	  

'S: 1 ;307,247 
7,617 

22,889 
26,174 
47,532 
41,977 
22,892 
14,389 
9,090 

15,779 
4,469 

• 

i 3,919 
468 
975 
549 

1,908 
1,595 

987 
604 
503 

1,228 
588 
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AMIANTE. — 

La production totale d'amiante, en 1917, en y comprenant fibre brute et fibre 
broyée, fut de 141,743 tonnes, contre 118,247 tonnes en 1916. Les ventes totales, 
moins celles d'asbestine, en 1917, furent de 135,502 tonnes, évaluées à $7,183,099, ou' 
une moyenne de $53.01 par tonne, contre des ventes, en 1916, de 133,439 tonnes, évaluées 
à $5,199,797, ou une moyenne de $38.97 par tonne. Les ventes d'asbestine, en 1917, 
furent de 18,279 tonnes évluées à 847,284, contre 20,710 tonnes en 1916, évaluées à 
$29,072. , 	 • 

La quantité d'amiante en Maga
,
sin, au 31 décembre 1917, fut donnée comme étant 

de 13,339 tonnes évaluées à $1,215,484, ou une moyenne de $91.81 la tonne, contre des 
réserves en magasin, à la fin de 1916, se montant à 6,289 tonnes, évaluées à $393,335, 
soit une moyenne de $62.54 la tonne. - 

Le nombre moyen d'hommes employés au mines et aux fabriques, en 1917, a été 
de 3,114, au salaire total de 2,312,110, contre 2,821 ouvriers, en 1916, au salaire total 
de $1,659,913. 

La quantité totale de roche asbestine expédiée à l'usine en 1917, fut de 2,260,191 
tonnes, quantité qui, avec une production à l'usine de 135,475 tonnes, fait voir une 
récupération moyenne estimée à 6.0 pour cent. En 1916, la récupération fut de 6.19 
pour cent et en 1915, de 5.71 pour cent. . 

• La production d'amiante au Canada s'est cônfinée, pendant bien des années dans 
les cantons de l'Est de la province de Québec: Black Lake, Thetford, Robertsonville,- 
Danville et East Brought,on, servant de lieux d'expédition. L'amiante se" rencontre 
encore ailleurs, mais n'y a pas semblé avoir assez de valeur marchande. 

Un gisement de serpentine dans le district aurifère de Porcupine a été mis en 
exploitation et quelques expéditions ont été faites à titre d'essai. 

Dans des rapports antérieurs de la présente série, une classification de la produc-
tion fut faite sur la base des valeurs assignées aux produits, l'amiante broyé étant 
subdivisé en, catégories: n° 1, 2 et 3. Par, suite de l'absence d'un système reconnu de • 
classification des produits, adopté par les producteurs, cette subdivision arbitraire du 
produit annuel ne parut pas très satisfaisante, surtout eu égard aux grands change-
ments qui se firent dans les prix pendant les deux dernières années. La preduction n'a _ 
donc été donnée (pie sous deux catégories: la fibre brute et la fibre travaillée. 

Production, ventes et réserves d'amiante en 1917. 

Rende- 
ment. Ventes. Réserve au 31 décembre. 

Tonnes. Tonnes. Valeur. Par tonne. Tonnes. Valeur. Par tonne. 

Brut 	 
Broyé 	 

Total amiante ..... 

Asbestine 	  

6,268 
135,475 

141,743 

5, 383.4 
130,119 

135, 502.4 

18,279 

$2, 748, 071 
4,435,028 

7,183,099 

47,284 

310 47 
3403 

53 01 

2 59 

11,917 
1,322•6 738,195 

477,289 
$ 558 14 

40 05 

13, 239.6 1,215,484 91 81 
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Producton, ventes et réserves d'amiante en 1916. 

Asbestine. 

Année civile. 

$ 00 
66 
10 
22 

47 
52 
20 
31 
00 
96 
11 
72 - 

 74 
72 

71 
81 
80 
79 
83 
85 
40 
59 

$ 6,790 
45,840 
16,066 

' 17,214 

18,545 
11,114 
21,631 
13,869 
12,850 
16,900 
23,715 

' 20,275 
' 17,974 
, 17,188 

17,629 
21,046 
19,707 
19,016 
17,540 
21,819 
29,072 
47,284 

1,358 
17,240 
7,661 
7,746 

7,520 
7,325 

10,197 
10,548 
12,854 
17,594 
21,424 
28,296 
24,225 
23,951 

24,707 
26,021 
24,740 
24,135 
21,031 
25,700 
20,710 
18,279 

• •• 	' 

Ventes. Réserve au 31 décembre. 

••••••■•■ 

Par tonne. Tonnes. Valeur. Tonnes. Par tonne. 

5,886 
127,553 

$1,866,969 
3,332,828 

133,439 5,199,797 

20,710 29,072  

Brut.; 
Broyé 

Total amiante 

Asbestine. 

5,415 
112,832 

• 118,247 

$ 317 19 
26 13 

38 97 

'1 40 

$ 138,415 
254,920 

393,335 

311 75 
43 61 • 

62 54 

Expéditions annuelles d'amiante et d'asbestine. 

Amiante. 

Petites 
, tonnes. 

Petites 
tonnes. Valeur. Par tonne. Valeur. Par tonne.  

380 
540 
810 
955 

1,141 
2,440 
3,458 
4,619 
4,4111 
6,113 

9,860 
9,279 
6,082 
6,331 
7,630 
8,756 

10,892 
13,202 
16,124 
17,790 

' 21,621 
32,892 
30,219 
31,129 

' 35,611 
50,669 

' 60,761 
62,130 
66,548 
63,349 

77,508 
101,393 
111,561 
136,951 
96,542 

, 111,142 
133,439 
135,502 

1880 (a) 	, • ' 
1881(a) 	' 
1882 (a)  , 
1883 (a) 	  
1884 (a) 	 • 	  1885 (a) 
1886 (a) 	  
1887 	  . 	 ,  

1888 	  
1889 	  

1890 	  
1891 	 
1892 	 ' 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	 
1896 	  
1897 	 
1898 	  
1899 	  

1900  ' 
1901.., 	' • 
1902  ' 
1903 	 
1904' 	 • 	  
1905 	 
1906 	 
1907 	 ' • 	 - '  

1909  • 	- 	  

1910 	' 	  
1911 - 	• 	' 
1912 	  
1913 	  

1915 	  
1916' 	  
1917...c 	  

$ '  24,700 
35,100 
52,650 

. 68,750 
75,097 

142,441 
206,251 

, 226,976 
255,007 
426,554 

1,260,240 
999,878 
390,462 
310,156 
420,825 
368,175 
423,066 
399,528 

. 475,131 
468,635 

729,886 
1,248,645 
1,126,688 

915,888 
 1,213,502 

1,486,359 
2,036,4 : 
2,484,767 
2,555,361 
2,284,587 

2,555,974 
2,922,062 
3,117,572 
3,830,909 
2,892,266 
3,553,166 
5,199,797 - 

 7,183,099 

65 00 
6.500 

 65 00 
71 99 
65 82 
58 38 
59 64 
48 92 
57 90 
69 78 

127 81 
107 76 
64 20 

. 86 81 
55 15 
42 05 
38 84 
2999 

 29 47 
' 26 34 

' 33 76 
37 96 
37 28 
29 42 
34 08 
29 33 
33 52 
39 99 
38 40 
36 06 

32 98 
28 82 
27 95 
27 97 
29 96 
31 97 
38 97 
53 01 

$ 

(a) Exportations. 

.• • • 	4 S4 e• 
' é• 4 • • • • 	• 
, • 4 4 OS 	 4. 	.0 • 

•1 
• • 	̂ • I 	 • • 

"...I..' 	 • • 	11. 	 s 

: •, ; • 
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Expéditions ›Edilitéllei d'aillade brut ttibrojré.'_.„ 

Brut. Broyé. 
Année civile. 

Petites 
tonnes. Valeur.. Par tonne. Petites 

tonnes. Valeur. Par tonne.- 

• 

1903 	• 
1904 	 
1905 	 
1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  
1912 	  
1913 	  
1914 	 • 
1915 	  
1916 	  
1917 	  

3,134 
4,410 
3,767 
3,841 
4,327 
3,345-5 
3,074-3 
3,740' 
4,864-1 
5,662-9 
5,660-3 
4,147-9 
5,370 
5,886 
5,383-4 

$ 361,867 
534,874 
472,859 
635,345 
830,632 
669,232 
575,510 
664,508 
744,962 
890,351 

. 989,162 
773,193 

1,076,297 
1,866,969 
2,748,071 

$ 115 46 
• 121 28 
• 125 53 

165 41 
191 97 
200 04 
187 20 
177 66 
153 15 
157 23 
174 75 
186 42 
200 43 
317 19 
510 47 

27,995 
: 31,201 

46,902 
56,920 
57,803 
63,202 
60,275 
73,768 
96,529 

105,898 
131,291 
' 92,394 
105,772 
127,553 
130,119 

$ 554,021 
678,628 

1,013,500 
1,401,083 
1,654,135 
1,886,129 
1,709,077 
1,891,466 
2,177,100 
2,227,221 
2,841,747 
2,119,073 
2,478,869 
3,332,828 
4,435,028  

- S 19 79 	• 
... 

 
2175.  
21 61 -  
24 61 

- 

 

.2862 
29 84 

• 2835 
25 64 
22 55 
21 03 
21 64 

- 22 94 
- 23 42 

26 13 
34 08 

Exportations et importations. 

Lés exportations d'amiante en 1917 furent de 93,932 tonnes, évaluées à $4,903,326, 
contre les exportations, en 1916, de 96,775 tonnes, évaluées à $3,872,463. 11 y eut dos 
exportations de sable d'asbestine et de déchets au montant, en 1917, de 52,088 tonnes, 
évaluées à $430,956, contre 33,564 tonnes, en 1916, évaluées à $241,272. Des produits 
achevés en amiante furent exportés en 1917 pour une valeur de $55,666, contre des expor-
tations semblables, en 1916, évaluées à $4,741. 

Exportations : d'amiante canadien par pays, 1903-1917. 

• 

Grande- 	Etats-Unis. 	Allemagne. 	Autres pays. 	Total 
Année 	Bretagne. -  
civile. par 

• , Ton- 	Valeur. 	Tonnes. 	Valeur. 	Valeur. 	 •"3°- 	Valeur. Tonnes. 	Valeur. 	
tonne. Ton- 

nes. 	 nes. 	nes. 	1  

1903..... 	2,743$ 	40,120 	24,252$ 	714,781 	1,429$ 25,150 3,356 $110,982 	31,780$ 	891,033 	$ 28 04 
1904..... 	6,602 	210,175 '25,957 	762,300 2,463 	94,141 	2,250 	94,271 	37,272 	1,160,887 	31 15 
1905..... 	9,731 	305,056 	29,696 	811,080 2,969 	100,061 	4,635 	169,918 	47,031 	1,386,115 	29 47 
1906..... 	9,435 - 	318,313 	39,767 	1,058,513 	3,654 	82,117 	6,998 	230,314 	59,854 	1,689,257 	28 22 
1907..... 	5,432 , 	200,909 	44,861 	1,312,582 	225 	8,195 	6,235 	147,613 	56,753 	1,669,299 	29 41 
1908 	5,221 , 288,290 	50,503 	1,314,337 	341 	9,470 5,145 	230,666 	61,210 	1,842,763 	30.11 
1909 	5,227 	204,978 , 45,675 	1,243,795 	693 	17,706 5,376 	263,378 	56,971 	1,729,857 	30 36 
1910 	6,700 - 280,452 	57,939 1,505,477 	440 	15,925 6,406 306,778 	71,485 2,108,632 	29 50 
1911 	7,511 	192,993 	62,551 	1,732,541 	361 	20,494 4,697 	121,231 	75,120 2,067,259 	27 52 
1912 	9,387 	208,464 	69,222 	1,871,770 	1,155 	43,898 8,244 225,221 	88,008 2,349,353 	26 69 
1913 	7,220 	211,861 	78,157 2,120,314 	840 	36,49117,595 479,381 	103,812 2,848,047 	27 43 
1914 	 11,197 	.382,482 	58,302 	1,555,339 2,749 	94,967 8,833 	265,858 	81,081 	2,298,646 	28 35 
1915 	 21,930 	744,00e 	56,656 	1,722;144    	5,998 	268,545 	84,584 2,734,695 	32 33 
1916..... 14,369 	615,426 	73,197 2,830,044    	9,209 426,993 	96,775 3,872,463 	40 02 
1917..... 	* 	,.• 	 93,932 	4.903.326 	52 20 

*Pas publié séparément en 1917. 

' Le Canada, bien qu'étant à la tête de la production mondiale de l'amiante, ne fabri-
que pourtant pas tous les produits d'aMiante pour les besoins du marché intérieur. Il se 
fait donc une importation considérable d'articles d'amiante, sous la rubrique douanière 
"amiante sous toute forme autre que brute, et tout produit fabriqué d'icelui"; les droits 

. 	. 	. sur ces marchandises étant de 25 pour cent. 

.; 

• 

: 

c 	• 	■ 	• 
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Importations  • annuelles d'amianie.* 

' 	 . 

Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 
. 	• 	 , 	. 	, 

1910 	' 	$ 230,84 	1912 	$ 461,44 	1914 	S 282,053 1916: . : ... ...... $334,670 
1911 	319,81 	1913 	520,082 1915 	168,89 	1917* 	537,431 

*Amiante sous autre forme que brute et tout produit fabriqué d'icelui. Droit de douane, 25 pour • 
cent. 
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• BARYTINE. 

Des expédidons de barytine moulue, en 1917, 's'élevèrent à 3,490 tonnes évaluées à 
$54,027, contre 1,368 tonnes, en 1916, évaluées à $19,393. 

Dans les dernières années les seuls gisements de barytine exploités au Canada 
furent ceux du lac Ainslie, comté d'Inverness, N.-E. Dans la province d'Ontario, 
cependant, un gisement situé dans le canton de Langmuir, au sud de Porcupine, a été 
exploité pendant les trois dernières années par la compagnie dite "The Premier Lang-
muir Mines, Limited, et, de là, des expéditions en seront faites pendant l'année 1918. 

Production annuelle de barytine. 

Valeur 	 Videur 
Année civile, 	tonnes. 	Videur. 	par tonne. 	Année civile. , 	Tonnes. 	Videur. 	par tonne. 

1885 	300$ 	1,500 	$ 	5 00 	1901 	653 	$ 	3,842 	$ 	5 89 
1886 	3,864 	19,270 	4 98 	1902 	1,096 	3,957 	3 61 
1887 	400 	2,400 	6 00 	1903 	•1,163 	3,931 	3 38 
1888 	1,100 	3,850 	3 	1 	1904 	1,382 	3,702 	2 68 
1899 	1905 	3,360 	7,500 	2 23 
1890 	1,842 	7,543 	4 09 	1906 	4,000 	12,000 	, 	3 00 
1891 	1907 	1,344 	3,000 	2 23 ' 
1892 	315 	1,260 	4 00 	1908 	'4,312 	19,021 	4 41 
1893   	1909 	• 	179 	1,120 	626 
1894 	1,081 	2,830 	2 62 	1910 	 
1895 	 * 	1911 	50 	400 	8 00 
1896 	145 	715 	4 93 	1912 	464 	5,104 	11 00 
1897 	571 	3,060 	5 36 	1913 	641 	5,410 	11 00 
1898 	1,125 	5,533 	4 92 	1914 	612 	. 	6,169 	10 08 
1899 	720 	4,402 	6 11 	1915 	550 	6,875 	12 50 
1900 	1,337 	7,605 	5 69 	1916 	1,368 	19,393 	14 17 

.1917 	3,490 	54,027 	15 48 

Les importations de barytine n'apparaissent pas séparément dans la classification 
du ministère des Douanes. Il s'est fait de petites expéditions de péroxyde de baryum 
pour la fabrication du péroxyde d'hydrogène qui s'éleva, en 1917, à 73 tonnes, évaluées 
à $17,393, contre 57 tonnes, en 1916, évaluées à $26,172, et 18 tonnes en 1915, évaluées 
à $5,258. Il s'est fait aussi une petite importation de sulfate de baryum artificiel, connu 
sous le nom de blanc fixe, ces importations étant, toutefois, comprises avec le blanc satin. 
Les importations de blanc fixe et ne blanc satin, en 1917, s'élevèrent à 3,600 tonnes, éva-
luées à $90,482. 

Le blanc fixe (sulfate de baryum) est préparé artificiellement en traitant une solu-
tion de sel de baryum, généralement le chlorure à l'acide sulfurique ou au sulfate d'alu-
minium. On s'en sert comme enduit pour les papiers. 

Le blanc satin est un minéral préparé artificiellement pour servir d'enduit dans la 
fabrication du papier; il se compose d'un précipité de sulfate de calcium et d'alumine, 
préparé en broyant ensemble des proportions nécessaires d'alun et de chaux éteinte avec 
suffisamment d'eau. 

• Importations de blanc fixe et de blanc satin. 

. 	
. 

Annéeeivila. 	 Tonnes. 	Valeur. 	Moyenne. 

• 
1910 	1,016 $ 	22,726 	i 	22 37 
1911 	1,315 	29,796 	22 66 
1912 	1,635 	34,794 	21 28 
1913 	1,698 	38,043 	22 40 
1914 	1,854 	39,849 	21 49 
1915 	2,746 	59,471 	21 66 
1916 	 3,747 	86,306 	23 03 
1917 	 3,600 	90,482 	25 13 
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LA CHROMITE. 

La production de chromite dans les cantons de l'Est de la province de Québec a été 
extrêmement accélérée par la demande qui en fut faite pendant la guerre pour servir de 
revêtement réfractaire dans les fours à acier, et pour la fabrication du fer chromé. L'in-
terruption des approvisionnements venant d'Autriche et de Grèce, et les diminutions 
qu'entraîna l'insuffisance des moyens de transport depuis la Rhodésie et la Nouvelle 
Calédonie ont eu pour résultat l'exploitation des gisements de chrome situés dans le 
continent américain, particulièrement en Californie et dans le Québec. 

De 1910 à 1914, inclusivement, l'industrie canadienne avait sommeillée, mais en 
1915 il se fit des expéditions de 12,341 tonnes renfermant en moyenne moins de 35 pour 
cent de 0r203. Ces chiffres, en 1916, montèrent à 15,249 tonnes, évaluées à $310,902 
(les expéditions finales furent de minerai et de concentrés) ayant une teneur moyenne 
de 38:.3 pour cent de Cr 203  et une valeur moyenne de $20.39 la tonne. 

En 1917; les expéditions finales de minerais et de concentrés s'élevèrent à 23,712 
tonnes évaluées à 8581,796, ou une moyenne de $24.54 la tonne et renfermant une 
moyenne d'environ 35.7 pour cent de Cr 203. 

Les expéditions de 1917 comprenaient; 20,154 tonnes d'un minerai qui variait 
entre 30 et 40 pour cent de Cr 203  mais donnait très probablement 32 pour cent; et 
3,558 tonnes de concentrés contenant en moyenne environ 50 pour cent de Cr 203. 

Les chiffres donnés dans le tableau de la production pour 1916 et 1917 repré-
sentent les quantités et les valeeurs du minerai expédié par les exploitants miniers. 
rrne partie de cette quantité est concentrée dans une usine à façon, réduisant par là le 
nombre des tonnes et augmentant la valeur des expéditions finales. 

Sur la totalité des expéditions, en 1917, environ 965 tonnes furent jetées sur le 
marché pour la consommation. 

Production annuelle de chrornite an Canada. 

Année 	Petites 	Valeur. 	Prix 	Année 	Petites 	Videur. 	Prix  
civile. 	tonnes. 	 moyen, 	civile, 	tonnes 	 moyen.  

1886 	60 	$ 	945 	$ 	15 75 	1904 	6,074 	$ 	67,146 	$ 	11 05 
1887 	38 	570 	15 00 	1905 	8,575 	93,301 	10 88 
1888.   	Pas'deren- 	 I 	1906 	9,035 	91,859 	10 17 
1893 	  j 	dernentf 	 I 	1907 	7,196 	72,901 	10 13 
1894 	1,600 	20,000 	20 	1908 	7,225 	82,008 	11 35 
1895 	. 	3,177 	41,300 	13  001 	1909 	2,470 	26,604 	10 77 
1866 	2,342 	27,004 	11  53j 	1910 	299 	3,734 	12 49 
1897 	 2,637 	32,474' 	12  31t 	1911 	157 	2,587 	16 48 
1898 	2,021 	24,252 	12  0 	1912    fPasderen-1 	 
1899 	 2,010 	21,842 	10 8 	1913 	  1 	dernentf 	 
1900 	 2,335 	27,000 	11 	1914 	. 	136 	1,210 	8 90 
1001 	1,274 	16,744 	13 14 	1915 	12,341 	179,543 	14 55 
1902 	900 	13,000 	14 44 	1916 	 (a) 27,517 	311,460 	11 32 
1903 	3,509 	• 	51,129 	14 51 	1917 	 (a) 36,725 	499,682 	13 61 

Les prix du minérai de chromite à 40 pour cent varièrent en 1917 entre 85 cents 
l'unité, par petite tonne, en janvier, et un maximum de $1.25 l'unité en décembre. 
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Les exportations de chromite, en 1917, d'après les relevés du bureau des Douanes, 
s'élevèrent à 19,229 tonnes évaluées à $342,528, soit unes moyenne s  de $17.81 la tonne, 
contre des exportations, en 191e, de 12,63,3 tonnes, 'évaluées à $152,532, soit une 
moyenne de $12.07 lo tonne. 

De faibles quantités de fer chromé ont été importées au Canada mais on n'a pas 
de relevés séparés des quantités en question. Les importations de bichromates de soude, 
en 1917, furent de 1,3,33,564 livres évaluées à $248,621, contre 1,421,589 livres évaluées 
à 362,571 en 1916. Les importations de bichromate de potasse, en 1917, furimt de 
20,260 livres, évaluées à $6,697, contre des importations, en 1916, de 31,049 livres éva-
luées à $13,381. 

Importations de chromite canadien aux Etats-Unis. 

Douze mois finissant 	Petites 	Valeur. 	Douze mois finissant 	Petites 	Valeur. 
le 30 juin. 	tonnes. 	 le 30 juin. 	 tonnes. 	, 

1904 	2,790 	$ 36,322 	1911' 	17 	$ 	150 
190.5 	6,489 	70,934 	1*12 	141 	2.53 
1906 	9,951 	107,580 	1913 	Néant. 	 
1907 	6,179 	66,115 	1914 	597 	9,283 
1908 	6,505 	69,009 	1915 	399 	4,202 
1909 	. 4,455 	50,042 	1916 	, 17,677 	194,591 
1910 	269 	2,892 	1917 	16,519 	271,052 

IThe Foreign Commerce and Navigation, of the United States, Washington. La tonne anglaise 
étant changée en tonne de 2,000 livres. 
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CHARBON. 

Dans le texte et les tableaux du présent rapport, le mot " production " indique le 
tonnage du charbon réellement vendu ou employé par le producteur, en tant que dis-
tinct du " rendement," lequel s'applique au total du charbon extrait de la mine et 
comprend parfois la houille perdue ou invendable, ou le charbon porté comme stock 
en magasin à la fin de l'année. 

La production du charbon en 1917, fut de 14,046,759 petites tonnes (12,541,749 
grosses tonnes) évaluées à $43,199,831 ou, en moyenne, $3.08 la tonne, contre une pro-
duction, en 1916, de 14,483,395 petites tonnes (12,931,603 grosses tonnes) évaluées à 
$38,817,841 ou, en moyenne, $2,68 la tonne, soit une diminution de production, en 
1917 de 436,636 tonnes ou d'un peu plus de 3 pour cent. 

La moyenne du nombre d'ouvriers employés en 1917 fut de 24,596 et la somme 
totale des salaires payés s'éleva à $25,963,520, contre une moyenne de 23,611 ouvriers 
en 1916, et une somme de $20,884,236 payée en salaires. 

Les chiffres de la production en 1917 ont été fournis directement pour toutes les 
provinces, par les exploitants. Toutefois, en 1916, et pour les années précédentes, les 
montants complets des sommes en question ne furent pas envoyés par tous les exploi-
tants, et les évaluations mises sur la production houillère des provinces "de la Nouvelle-
Ecosse et de la Colombie britannique furent ou bien incomplètes ou supposées. 

On a signalé et expliqué chaque année dans ces rapports la situation particulière 
qui existe au pays par rapport à l'approvisionnement du combustible, c'est-à-dire que 
malgré les énormes ressources de charbon que possède le Canada, nous devons importer 
des Etats-Unis plus de 50% de notre consommation. Les régions houillères du Canada 
sont situées à l'extrémité orientale du pays et dans les provinces de l'Ouest, tandis que 
les deux grandes provinces centrales d'Ontario et de Québec, les principaux centres de 
la population, sont approvisionnées à meilleur compte et plus facilement par les houil-
lères de Pennsylvanie et de l'Ohio qui se trouvent plus rapprochées. De plus, le Canada 
ne possède pas de charbon anthracite'et nous en sommes arrivés à compter complète-
ment sur le rendement de la Pennsylvanie pour nous fournir de ce combustible si 
avantageux pour les besoins domestiques, non seulement dans les provinces du Mani-
toba, d'Ontario et de Québec, mais nous devons en importer même dans nos régions 
houillères orientales. 

Un tel état de chose dans le commerce international attire peu d'attention en 
temps ordinaire et ce n'est que dans des conditions telles que les présentes causées par 
la grande guerre que nous pouvons réaliser la gravité et les perspectives d'une telle 
situation. En chiffres ronds, le Canada a produit en 1917 environ 14 millions de tonnes 
da charbon, dont 1.7 million a été exporté. Mais, par contre, nous avons dù .  importer 
15.5 millions de tonnes de charbon bitumineux et 5.3 millions de tonnes d'anthracite. 
Pendant l'année précédente, 1916, nous avons produit, en chiffres ronds, 14.5 millions 
de tonnes de charbon dont 1.7 million fut exporté et nous avions importé 13 millions 
de tonnes de charbon bitumineux et 4.5 millions d'anthracite, de sorte que tandis que 
la production baissait les importations augmentaient beaucoup. 

La consommation totale de houille, en 1917, fut de 83,123,735 tonnes, contre 
29,865,856 tonnes, en 1916, et 23,906,692 tonnes en 1915. 
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Production de charbon par province, 1917. 

	

Noibre 	 Production du charbon. 	Propor- n 
•Province. 	 moyen 	Salaires payés.  	tion 

	

d'ouvriers. 	 - 	 dans le 
Petites tonnes. 	Valeur. 	1-1°.'"" 	total, 

- 	
par ton. 

• S 	 S 	$ 
Nouvelle-Écosse.. . ,. .,... 	10,283 	10,406,170 	6,327,091 	19,410,737 	3 068 	45'04 
Nouveau-Brunswick 	390 	375,379 	189,095 	708,010 	3 744 	1 . 35 
Saskatchewan 	• 	434 	318,980 	' 	355,445 	662,451 	1 86 	2'53 
Alberta  	8,350 	8,906,315 	4,736,368 	14,153,685 	2 99 	3312 
Colombie britannique 	5,126 	5,945,176 	2,433,888 	8,235,716 	3 383 	1733 
Territoire du Yukon 	13 	11,500 	4,872 	̀ 	29,232 	*6 00 	003 

Total. 	24,596 	25,963,520 	14,046,759 	43,199,831 	3 08 	100'00 
, 	' 

* Estimé. 

Production de charbon par province, 1916. 

Province. 
Nombre 
moyen 

d'ouvriers. 

Production du charbon. 

Petites tonnes. 	Valeur. ' 111°Yen' par ton. 

Propor-
tion 

dans le 
total. 

Salaires payés. 

ss 
• 2 69 
1 57 

' 250  
• 12i 
400  

.268  

Nouvelle-Écosse 	 
Nouveau-Brunswick 	 
Saskatchewan 	  
Alberta. 	  
Colombie britannique. 	 
Territoire du Yukon 	 

Total. 	  

10,851 
.327 
409 

7,060 
, 4,949 

15 

23,611  

8,161,297 
212,332 
234,986 

6,813,209 
5,454,912 

7,500  

20,884,236 

6,912,140 
143,540 
281,300 

4,559,054 
2,584,061 

3,300 

14,483,395 • 

- 	s: 

18,514,662 
386,016 
441,836 

11,386,577 
8,075,190 
. 13,200. 

38,817,481 

47'73 
, 0'99 

1'94 
- 31'48 
17'84 

• 002 

100 . 00 

Comparaison de la production de 1915 avec 1916 et de 1916 avec 1917. 

(a) Augmentation (d) Diminution. 

Province. 
Années 1915 et 1916. Années 1916 et 1917. 

Nouvelle-cosse.  
Nouveau-Brunswick 	 
Saskatchewan 	  
Alberta. 	  
Colombie britannique... ...... 

• Territoire du Yukon. 	 
• , 

' Total pour le Canada..... 

7'39 .-  • 
1268 
1716 
35'65 - 
25'10 
6606 

9'17 

Petites tonnes. 
(d) 551,230'  

• (a) 	16,149 
(a) 41,193 
(a) 1,198,236 
(a) 518,448 
(d) 6,424 

(a) 1,216,372 • 

Petites tonnes. • 

(d) 585,049 , 
(a) 	45,555 
(a) 	74,145 
(a) 177,314 • 
(d) 150,173 
(a) 1,572 

(d) 436,636 • 

p. c. 
' 	8'46 

31'74 
26'39 
389 
581 

47'64 

• 3'01 

On remarquera que les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de la Colombie britan-
nique firent voir chacune une production inférieure à celle de l'année précédente, tan-
dis que dans le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l'Alberta, il se produisit une 
augmentation, mais le résultat général fu.t une diminutien se 'montant à $436,636 
tonnes. 

La production totale en 1917 comprend: 108,22.5 tonnes d'anthracite, ou moins de 
1 pour cent du total; 11,154,251 tonnes de charbon bitumineux, ou 79 pour cent du 
total; et 2,78.4,283 tonnes de lignite, ou près de 20 pour cent du total. 

La consommation de charbon pendant l'année comprend approximativement: 
5,428,423 tonnes d'anthracite; 24,911,029 tonnes de charbon bitumineux; et 2,784,283 
tonnes de lignite. 



Le rendement total, la production et la distribution du charbon exploité, par pro-
vince, pendant les années 1916 et 1917, se voient dans les tableaux suivants: 

Production et distribution ciu charbon extrait, par province, 1917. 
(EN PETITES TONNES.) 

Ventes au Canada 	 
Ventes pour exportations aux 

Etats-Unis, 
Ventes pour exportations aux 

autres pays 	 

.Ventes totales.. 

Employé par producteurs, 
fabrication du coke, de 
l'acier, de la brique ...... 

Employé par producteurs, 
consommation aux houil-

- lères et par ouvriers.  

Emploi total 	 

Production* 	 

En mains au ler janvier 	 
En mains au 31 décembre 	 

Ecart 	  

Rendement total 	 

Pertes en cassages et autres 
causes 	 

	

Nouveau- 	 Colombie- Nouvelle- 	B 	Saskat- runs- 
Ec°88e. 	wick. 	

Alberta. 	Yukon. 	britan- 	Total. chewan. nique. 	. 

	

4,681,709 	171,309 	334,625 	4,231,325 	4,480 	1,046,020 10,469,468 

	

353,142 	13,372  	90,239  	845,128 	1,301,881 

	

258,264  	 ...... 	42,796 	301,060 

	

5,293,115 	184,681 	334,625 	4,321,564 	4,480 	1,933,941 12,072,409 

	

306,374 .... ..... 	3,000 	102,609  	278,590 	,690,573 

	

727,602 	4,411 	'17,820 	312,195 	392. 	221,354 	1,283,777 

	

1,033,976 	4,411 	20,820 	414,804 	392 	499,944 	1,974,350 

	

6,327,091 	, 189,095 	355,445 	4,736,368 	4,872 	2,433,888 14,046,759 

	

47,904 	501  	15,776  	20,160 	81,341 

	

49,777 	• 	1,014 ..... 	... 	10,417  	15,373 	76,581

• + 	1,873 + • 	513 	' 	- 5,359  	- 	4,787 	- 74.760 

	

16,371 	60 	5,178 	142,628 	392 	231,733 	296,362 

	

6,345,335 	189,668 	360,623 	4,873,637 	5,261 	2,660,831 11.435.361 

*On 9rouve la production en additionnant le charbon vendu et le charbon utilisé 

Production et distribution du charbon extrait, par province, 1916. 
(EN PETITES TONNES.) • 

Ventes 1 

Emploié . pi 
fabncatrou 
l'acier, de 

Employé pi 
consomma 
'ères et pa 

Emploi 

Product 

En mains ai 
En mains at 

Ecart 
Pertes en ta 

causes. 

Rende 

Ventes au C 
Ventes pour 

Etats-Unii 
Ventes pou 

aux autres 

	

Nohveau- 	 Colombie- Nouvelle- 	 Saskat- Ecosse. 	Bruns- 	chewan. 	Alberta. 	Yukon. 	brit
nique.

an- 	Total. 
wick.  

anada  	5,226,902 	135, 683 	263,781 4,113,403 	- 	3,000 	958,761 10,701,530 
exportation aux 
§ 	 446,038 	4,723 	1,725 	60,164 ..... ._.. 	938,425 	1,451,075 
Ir 	exportations 
pays 	277,607  	 6,906 	284,513 

,ota1es 	5,950,547 	140,406 	265,506 4,173,567 	3,000 1,904,092 12,437,118 

lx producteurs, 	 . 
i du coke, 	de 
la brique 	285,892  	1,750 	67,106  	450,066 	804,814 
ir producteurs, 
tion aux houil- 
r ouvriers 	675,701 	3,134 	14,044 	318,381 	300 	229,903 1,241,463 

total 	961,593 	3,134 	15,794 	385,487 	300 	679,969 2,046,277 

ion*.  	6,912,140 	143,540 	281,300 4,559,054 	3,300 2,584,081 14,483,395 

ler  janvier 	85,750 	528 	20 	9,412  	36,521 	132,229 
L 31 décembre... 	48,477 	581 	49 	13,632  	15,960 	78,702 

	 - 37,273 + 	58 + 	29 ± 4,220 	- 20,561 - 53,527 
ssages et autres 

•0 	37,128 	60 	12,935 	113,759 .... 	.... 	221,953 	385,835 

pnt treuil 	6.911.995 	143.658 	29-4.261 4.677.033 	3.300 2.785.453 14. 815.70 

*On trouve la production en additionnant le charbon vendu et le charbon utilisé. 
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Distribution du charbon extrait durant les années 1912-13-14-15. 
(EN PETITES TONNES.) 

_ 

Production 	 

• En magasins, au ler janr= 
31. décen 

'Ecart 	  
Pertes en lavage, a 

- Rendement total 

Ventes au Canada 	 
Ventes pour exportation, 

Ventes totales 
Employé par producteurs 
Employé par producteurs 

lères et par ouvriers 

Production mensuelle du charbon au Canada, par province, en 1917. 
(EN PETITES TONNES.) 

Mois. 	 Nouvelle- 	Nouveau- 	Saskat- - 	Alberta. 	Colombie. 	
, 

	

Ecosse. 	Brunswick. 	chewan. 	 britannique. 	TotaL' 

• 
Janvier 	 533,111 	17,144 	37,693 	' 	492,958 	, 	188,552 	1,269,458 
Février 	468,589 	16,634 	27,890 	448,664 	209,894 	. 1,171,671 
Mars. 	 485,864 	17,351 	22,932 	453,175 	242,452 	' 1,221,774 
Avril 	490,764 	14,963 	13,471 	210,284 	161,307 	' 	890,789 
Mai. 	 505,008 	13,700 	18,051 	100,199 	159,706 	7126,664 
Juin 	585,454 	. 	13,881 	21,688 	103,243 	154,280 	878,046 
Juillet 	 575,667 	14,832 	20,380 	357,314 	192,976 	1,161,169 
Août 	600,974 	, 	14,514 	27,255 	490,760 	214,431 	1, 347. 934 
Septembre 	535,660 	' 15,120 	27,642 	457,892 	211,518 	1,257,576 
Octobre 	578,572 	16,697 	40,063 	543,193 	232,271 	1,410,796 
Novembre 	538,019 	16,629 	51,622 	592,083 	240,156 	1,438,509 
Décembre 	429,409 	17,630 	46,753 	486,603 	226,345 	1,206,745 

Total 	6,327,091 	189,095 	355,445 	4,736,368 	2,433,888 	14,016,759 

*Comprend 4,872 tonnes extraites du district du Yukon. 

- 

	

1912. 	1913. 	1914. - 	1915. 

	, 

	

 	10,572,365 	11,381,960 	10,359,390 	9,826,712 
sux Etats-Unis 	1,537,585 	1,255,401 	1,181,536 	1,330,718 

	

autres pays 	/ 314,410 	263,189 	239,927 	297.343 

	

 	12, 424,360 	12, 900, 550 	11,780,852 	11, 454, 773 
en fabrication de coke 	. 	870,885 	914,421 	591,331 	701,975 
en cmsonarriation aux bouil- 

	

1,217,584 	1,197,207 	1,265,345 	1,110,275 
- 	  

	  - 	... 	. 	14,512,829 	15,012,178 	13,637,529 	13,267.023 

	

- 	• 

ier 	 314,742 	385,456 	825,275 • 	270,499 
ihre  

	
282,069 	500,477 	242,152 	171,205 

 	, - 	32,673 	+ 115,021 	- 	83,123 	- 	99,294 
issage et autres causes 	167,291 	405,679 	434,337 	312,467 

	

14, 647, 417 	15,532,878 	13,988,743 	13,480,196 

, 	. 
Tin relevé de la production mensuelle de charbon, par province, est donné dans les 

tabllaux suivants où l'on voit la production décroissante dans l'Alberta et la Colombie 
britannique pendant les mois d'avril, de mai et de juin, en conséquence des grèves qui 
eurent lieu dans ce qu'on appelle le district n° 18, pendant ces mois.. 

La production dans la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie bri-
tannique et le Yukon est toute de la houille bitumineuse; celle de la Saskatchewan 
toute du lignite, alors que la production dans l'Alberta comprend les trois classes: mi-
anthracite, bitumineuse, et lignite. Tin relevé de la production mensuelle de ces trois 
classes de charbon dans l'Alberta se trouve dans la section de ce rapport qui traite de 
cette province. 

Un relevé de la production mensuelle de houille pendant une partie de l'année 
1918 est aussi donnée ci-dessous. 
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Production du charbon au Canada, par province, 1918. 

(EN PETITES TONNES.) 

, 
Mois. 	Nouvelle- 	Nouveau- 	Saskat- 	 COlombie • Alberta. 	 ' 	Canada. 

	

Ecosse. 	Brunswick. 	chewan. 	 britannique. 

Janvier 	509,273 	23,846 	38,049 	615,942 	242,767 	1,429,877 
Février 	 438,735 	21,07 	40,905 	467,562 	216,657 	• 1,185,856 
Mars. 	 ...... ..•. 	414,5n. 	25,231 	17,130 	424,288 	227,472 	1,138,692 
Avril 	 465,889 	22,450 	.15,831 , 	384,909 	223,360 	1,112,439 
Mai 	 . 	

476,303 	23,467 	21,713 	417,795 	227,361 	1,166,639 
Juin 	 487,148 	23,626 	23,366 	500,601 	230,150 	1,264,891 
Juillet 	491,969 	18,729 	29,119 	549,029 	227,466 	1,316,312 
Août. 	 518,792 	28,455 	' 	24,159 	556,348 	231,268 	1,359,022 
Septembre 	497,150 	24,128, 	25,468 	534,242 	147,689 	1,228,677 
Octobre. 	 .  
Novembre 	  
Décembre 	 •  

• Les statistiques de la production annuelle du charbon depuis 1881 au moment actuel 
sont données dans le tableau suivant: 

• "La production totale du charbon, au Canada, de 1785 à 1917, s'est élevée à' 268,- 
499,334 tonnes; sur cette quantité la Nouvelle-Eeosse figure pour 166,000,110 tonnes, 
soit 61.8 pour cent du total; la Colombie britannique pour 57,896,219 tonnes, soit 21.6 

•pour , cent; l'Alberta, pour 40,135,141 tonnes, soit 15 pour cent; la Saskatchewan pour 
3,179,571 tonnes, soit 1.2 pour cent; le Nouveau-Brunswick, pour 1,156,128 tonnes, soit 
0.4 pour cent; et le Yukon pour 132,165 tonnes, soit 0.05 pour cent. 

Production annuelle du charbon. 

	

Moyen- 	 , 	Moyen- 
Année. 	Petites 	Valeur, 	ne par 	Année. 	Petites 	Valeur, 	ne par 

tonnes. 	. 	tonne. 	 tonnes. 	 tonne. 
, 

1785-1830 	16,426,253 $28,190,518 	$ 1 72 	1900 	5,777,319 $13,742,178 	$ 2 38 
1881.... ....... 	. 	1,537,106 	2,688,621 	1 75 	1901.  	6,486,325 	12,699,243 	1 96 
L882 	, 	1,848,148 	3,248,446 	1 76 	1902 	7,466,681 	15,210,877 	2 04 
1883.  	1,818,684 	3,109,635 	1 71 	1903 	7,960,364 	15,942,833 	2 00 
1884. 	, 1,984,959 	3,593,831 	1 81 	1901 	8,254,595 	16,592,231 	2 01 
1885. 	1,920,977 	3,417,807 	1 78 	1905 .... : . .... 	8,667,948 	17,520,263 	2 02 
1 886 	2,116,653 	3,739,840 	1 77 	1906 	9,762,601 	19,732,019 	2 02 
1887 	2,429,330 	4,338,206 	1 81 	1907 	10,511,426 	24,381,842 	2 32 
1888. 	2,602,552 	4,674,140 	1 80 	1908 	10,886,311 	25,194,573 	2 31 
1889 	2,658,303 	4,894,287 	1 84 	1009 	10,501,475 	24,781,236 	2 36 
1890 	3,084,682 	5,676,247 	1 84 	1910.  	12,909,152 	30,909,779 	2 39 
1891 	3,577,749 	7,019,425 	1 96 	1911.. ... .... 	11,323,388 	26,467,646 	2 34 
1892. 	" 3,287,745 	6,363,757 	1 91 	1912. 	.. ...... 	14,512,829 	36,019,044 	2 48 
L893, 	3,783,499 	7,359,080 	1 95 	1913  • 	- 	15.012,178 	37,334,940 	2 49 
1894.   , 	3,847,070 	7,429,468 	1 93 	1914 	13,637,529 	33,471,801 	2 45 
L895 	3,478,344 	6,739,153 	1 94 	1915 	13,267,023 	32,111,182 	2 42 
1896 	3,745,716 	7,226,462 	1 93 	1916 	14,483,395 	'38,817,481 	2 68 
1897 	3,786,107 	7,303,597 	' 1 93 	1917 	14,046,759 	43,199,831 	3 08 
L898 	. 	4,173,108 	8,224,288 	1 97 
1899 	' 	4,925,051 	10,283,497 	2 09 	Grand total .. 268,499,334 	599,699,304 	2 23 

• Exportations du charbon cana-  dien. 

Les statistiques des exportations de la houille, d'après les relevés du ministère des 
Douanes, sont données dans les tableaux suivants. Les exportations du charbon cana-
dien, en 1917, s'élevèrent à 1,733,156 tonnes évaluées à $7,387,192, soit une moyenne de 
$4.26 la tonne, contre 2,135,359 tonnes, en 1916, évaluées à $7,099,387, soit une moyenne 
de $3.32 la tonne. En sus du charbon canadien exporté il y eut aussi une faible expor-
tation de charbon non canadien. 

64724-10 
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•  Exportations annuelles* cié" charbon 

(EN 'PETITES TOSTNES.) 

Produit 	Produit non 	 e Produit 	Produit non 
Année civile. 	 d • 	Canadien. 	Année civile, 	du 	canadien. 

_ 	. Canada. 	 Canada- 

1908 	'  	1,729,833 . 	102,071 1913  	1,562,020 	66,566 
1909 	 1,588,099 	161,098I1914 	1,423,126 	' 83,137 
1910. 	 2,377,049 	159,859 1915.. ... ..... . 	 1,766,543 	59,690 
1911. 	 1,500, 639 	' 	133,9 	1916 	 2,135,359 	62,783  
1912 	 2,127,133 	, 46,70 	1917 	 1,733,156 	' 47,328 

Importations du charbon. 	, 
- 

Les importations totales du charbon de toute catégorie, en 1917, "importées pour la 
. con-sommation", d'après les rapports publiés par le ministère des Douanes, s'élevèrent à 
20,857,460 tonnes évaluées à $70,562,357, Contre des importations totales, en 1916, de 
17,580,603 tonnes évaluées à $38,289,666. 

Les houilles importées au Canada se subdivisent en trois catégories: l'anthracite, 
y compris le poussier; le bitumineux, gaillettes et tout-venant, et le gailletin bitumi-
neux pouvant passer à travers un crible de t de pouce. 

Les importations d'anthracite, en 1917, s'élevèrent à 5,320,198 tonnes évaluées à 
$28,109,586 soit une moyenne de $5.28 la tonne, dépassant de 749,383 tonnes, soit de 16.4 
pour cent des importations de 1916 qui furent de 4,570,815 tonnes évaluées à $22,216,363 
soit une moyenne de $4.86 la tonne. Les importations de charbon bitumineux, de toute 

- catégorie s'élevèrent à 15,537,262 tonnes évaluées à $42,452,771, contre des importations 
de 13,b09,788 tonnes évaluées à $16,073,303, en 1916. L'augmentation des importations 
bitumineuses de 1917 sur celles de 1916 fut donc de 2,527,474 tonnes, soit de plus de 19 
pour cent. , 

Les importations de charbon bitumineux, en 1917, comprenaient le bitumineux, 
gaillettes et tout venant, 12,407,486 tonnes évaluées à $33,712,894 soit une moyenne de 
$2.7 la tonne; le menu bitumineux, 3,129,776 tonnes évaluées it $8,739,877, soit une 
moyenne de $2.79 la tonne. La valeur, par tonne, des importations, pendant 1916, de 
bitume, gailettes, et tout venant, fut en moyenne de $1.30 et de menu bitumineux, de 
$1.06. Il y eut donc non seulement une très grande augmentation dans les importa-
tions de charbon, mais le prix moyen fut de plus du double de celui de l'année précé-
dente. 

' 	Le relevé des exportations de houille bitumineuse  des Etats-Unis au Canada, tel 
, qu'on le trouve publié dans les rapports du Commerce et de la Navigation à Washing-
ton, diffère, dans certaines années, considérablement, du relevé canadien. Comme expli-
cation de ce fait il convient de remarquer que le relevé canadien représente du charbon 
enregistré peur "consommation au pays". Cet enregistrement peut fort bien ne se faire 
que plusieurs mois après le moment de l'importation, et entraîner de ce fait un écart 
entre le relevé mensuel et l'annuel. En outre, il est entendu que le relevé des Etats-Unis 
comprend une certaine quantité de houille destinée à' la soute à charbon des bateaux 
des lacs, et qui ne figurerait pas comme importations au Canada. Le relevé des Etats-
Unis fait voir des exportations de houille bitumineuse au Canada, pendant les douze 
mois finissant en décembre 1917, se montant à 18,206,727 petites tonnes, contre 13,260,- 
181 tonnes en 1916; 9,356,889 tonnes en 1915; 10,271,409 tonnes en 1914; et 15,115,733 
tonnes en 1913. 
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.1Mportations annuelles de 'charbon. - 

.. 
. 	' Bitumineux tout venant Charbon anthracite 	et Bitumineux, menu pas- 

	

de mine (a). - 	poussier anthracite (14 	saut dans un tamis de 
r (0- ' innée civile.. 	 '. 

Petites ' 	Videur. 	Petites - 	Valeur. 	Petites 	Valeur. 
tonnes. ' 	 tonnes: 	 tonnes. 

>_ 	' 	3 	• 	 $ 
1907  ' 	 '6,370,152 	13,232,445 	3,141,873 	14,506,129 	1,139,256 	1,121,949 
1908.  	' 	6,025,574 	12,516,748 	3,160,110 	14,478,536 	1,111,811 	1,355,677 1909 	 '  	. = 5,625,053 	11,455,818 	3,017,844 	13,906,152 	1,230,017 	1,469,689 1910 	: 5,966,466 	11,919,341 	3,266,235 	14,735,062 	1,365,281 	1,795,598 1911 	'  	' 	8,905;815 . 18,407,603 • 	4,020,577 	18,794,192 	1,632,500 	2,090,796 1912 	' 8,491,840 	16,846,727 • 	4,184,017 	20,080,388 	1,919,953 	2, 550,922 1913 ' 	10,743,473 	21,756,658 	4,642,057 	22,034,839 	2,816,423 	4,157,622 1914 	, 7,776,415 . 14,954,321 	4.435,010 	21,241,924 	2,509,632 	3,605,253 
1915 .... 	... 	'  	.. 6,106,791 	7,564,359 	4,072,192 	18,753,980 	2,286,916 	2,027,256 1916 	 ' 	' 	9,501,552 	12,368.679 	4,570,815 	22,216,363. 	3,505,236 	3,704,624 1917 	" 	12,407,486 	33,712,894 	5,320,198 	28,109,686 	3,129,776 	8,739,877 

(a)Droits,53eentspartonne.. (6)  Charbon, anthracite, et poussier anthracite, entrée libre.  (c)Droi de 14 cents par tonne. 

Vu l'attention que l'on accorde actuellement à l'importance des importations du 
charbon au Canada, nous ajoutons les tableaux suivants additionnels; ces tableaux 
indiquent lei importations mensuelles de houille bitumineuse et d'anthracite depuis 
1913, chiffres complétés en ajoutant au relevé, les chiffres que nous avons pour les 
premiers mois de 1918. _ 

Le relevédes exportations mensuelles des Etats-Unis au Canada est inclus pour 
faciliter les comparaisons. 

Importations mensuelles de charbon bitumineux au Canada.* 

(EN PETITES TONNES.) 

-_ 	 1913. 	- 	1914. 	• 	1915. - 	• 	1916. 	1917. 	. 	1918. . 	 , 
t 	, 	 . . 	 .. 

Janvier: 	.. 	.. . .;; . ". .. . .. 	. ' 827,428 	. 	917,558 	547,772 	1,124,9181,031,719 	1,134,493 
Février 	'. 	 861,813 	- 	851,591 	653,016 	942,811 	' 	760,545 	1,460,391 
llars   	: 	1,026,503 	1,140,943 	, 547,756 : 	918,206 	1,114,958 	1,175,076 
Avril 	 ' 682,286 	713,764 	417,133 	727,467 	1,331,449 	966,052 
Niai  	:1,108,935 	611,918 	481,908 	894,505 	- '893,055 	1,541,537 
Juin  	.. 	- '1,298,167 	.- 634,383 	• 661,569 	1,239,882 • 	1,260,652 	1,442,412 
Juillet. 	 1,192,914 	639,417 	752,229 	* 1,096,718 	1,581,561 	1,670,846   	' 	 
Acet 	1,358,495 	850,340 	846,162 	1,188,822 	1,890,922 	1,670,397 3ePtembre 	1,795,093 	1,082,544 	680,151 	1,287,554 	1,567,773 	1,604,802 
Dctobre. 	 1,178,649 	1,166,197 	900,450 	1,311,286 	1,582,797 
Nevembre 	1,031,846 	947,509 	967,791 	1,156,239 	1,273,498 
Décembre  	1,197,767 	729,883 	937,773 	1,118,380 	'1,248,532 , 

Total 	13,559,896 	10,286,047 	8,393,710 	13,009,788 	15,537,262 

*Chiffres compilée d'après les rapports mensuels du Commerce et de la Navigation, ministère de 
Douanes, Ottawa. 

64724-101 
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Importations mensuelles de charbon anthracite.au  Canada.* 
(EN PETITES TONNES.) _ 

. • 

	

1913.. 	1914. 	1 1915. 	1916. 	1917. 	1918. 

--- 	 , 	 , 

Janvier 	367,464 	223,102 	270,393 	295,578 	300,836 	279,688 
Février  - 	 311,288 	237,109 	213,797 	340,347 	277,179 	246,960 
Mars. 	 295,215 	257.498 	175,813 	, 	381,032 	436,567 	4.24, 030  
Avril ... . ...... . . ....  	. 212,240 	• 	344,202 	361,195 	191,402 	318,782 	362,291 
Mai 	 . 437,534 	452,094 	. 477,522 	. 372,264 	• 347,390 	465,561 
Juin 	• 	• 	 437,778, 	526,515 	415,344 	513,528 	551,105 	401,450 
Juillet ., 	- 471,573 	392,753 	341,380 	• 	513,858 • • 	559,994 	• • 382,207 
Août 	 •• 449,733 • 	473 980 	• 346 689 	. 	429 699 	665,071 	461,651 
Septembre 	437,309 	535,538 	338,272 • . - 433,203 	533,203 	479,284 
Octobre 	 424,306 	431,797 	415,929 • 	' 385,953 	570,771 
Novembre. 	• ., ,  	• 	- 420,998 	306,566 	370,334 ' 	: 383,103 	413,200 
Décembre ..., .. - 	 376,619 	253,856 	345,471 	327,818 	346,100 

„ 
.1.L.t.s1 	4,642,057 	4,435,010 	4,072,192 	4,570,815 	5,320,198 

- *Chiffres compilés des rapports mensuels du Commerce et de la Navigation, ministère des Douanes. 
Ottawa. 

Exportations mensuelles de charbon bitumineux des Etats-Unis au Canada.* 
(EN PETITES TONNES.) 

Z7 

11 

	

- 	, 
, 

1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 	1918. , 

. 	 ■ 

Janvier 	633020 	631,510 	396,715 	600,616 	654,350 	510,022 
Février.  	 622,933 	493,597 	• 	438,905 	605,684 	646,008 	647,855 
Mars.  	824,935 	694,810 	306,203 	611,640 	881,498 	951,196 
Avril 	 892,781 	443,102 	426,970' 	740,865 	1,022,171 	• 1,263,030 
Mai 	 1,647,061 	790,229 	660,253 	1,467,229 	1,569,297 	1,978,799 
Juin. 	 1,588,286 	889,119 	978,028 	1,476,453 	2,017,989 	2,019,816 
Juillet  	1,716,094 	1,126,562 	1,138,383 	1,457,326 	1,555,972 	2,098,600 
Août 	 1,765,659 	1,694,668 	1,060,717 	. 1,708,697 	2,715,628 	2,19 4,099 
Septembre 	 1,827,309 	1,347,282 	1,058,176 	1,519,550 	1,739 580 	2,038,673 
Octobre 	 1,543,887 	1,097,164 	1,224,880 	1,196,122 	2,392,809 
Novembre 	1,217,251 	583,136 	1,062,855 	1,023,924 	1,501,784 
Décembre 	836,517 	480,230 	704,804 	852,076 	. 1,503,640 

Total.  	15,115,733 	10,271,409 	9,356,889 	13,260,181 	18,206,727f 
. 	. 	 • 

' *Chiffres compilés du  mmaire mensuel du Commerce extérieur des Etats-Unis, Washington, D.C. 
Total pris du rapport du mois de décembre. 
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Exportations Mensuelles de charbon anthracite des Etats-Unis an Canada.* 
(EN PETITES TONNES.) 

- 
- 

	

1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 	1918 (a). 

' 
Janvier 	335,974 	215,004 	211,435 	288,521 	330,844 	268,295 
Février...  	: 	400,796 	227,506 	198,202 	324,354 	285,135 	254,597 
Mars 	172,001 	181,610 	140,128 	337,814 	408,331 	445,041 
Avril  	348,251 	439,961 	498,532 	237,291 	656,731 	381,677 

•	 Mai 	 555,473 	525,774 	' 	461,976 	495,609 	480,633 	476,123 
Juin  	464,689 	479,045 	394,502 	567,764 	677,350 	424,203 
Juillet  	434,806 	367,556 	299,837 	432,375 	437,493 	443,001  
Août,- 	424,135 	506,843 	328,516 	43C,379 	760,253 	- 461,220 
Septembre 	357,739 	• 	435,918 	310,400 	391,873 	501,899 	495,840 
Octobre  	471,312 	374,540 	380,417 	374,565 	• 	561,083 
Novembre 	 r.,63, 401 	261,919 	312,583 	349,053 	329,259 
Décembre 	 245,753 	204,231, 	316,281 	326,776 	623,463 

• 
Total 	4,573,333 	4 , 219, 907 	3,852,810 	4,556,374t 	6,048,570f 

*Chiffres compilés du sommaire mensuel du Commerce extérieur des Etats-Unis, Washington, D.C. 
t Total pris du rapport du mois de décembre. 
(a) Exportations totales. Exportations au Canada ne sont pas indiquées séparément. 

Consommation de charbon. 

. La consommation totale de-charbon au Canada d'après la production, les impor-
tations et les exportations, fut, en 1917, de 33,123,735 tonnes comprenant 12,313,603 
tonnes de charbon canadien et de 20,810,132 tonnes de charbon importé. 

Les tableaux suivants donnent les statistiques de la consommation annuelle: 

Consommation de charbon, 1913-14-15-16-17. 
(EN PETITES TONNES.) 

. 	- 

	

1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917: 

' 
'roduction 	-15,012,17E 	13,637,529 	:13,267,023 	14433,395 	14,016,759 
:aportatione du Canada..  	1,562,020 	1,423,126 	1,766,543 	2,135,359 	1,733,156 

Consomm. au  pays du charbon canadien 	13.450,158 	12,214,403 	11,500,480 	12,348,036 	12,313,608 

utPortations... 	 18,201,953 	14,721,057 	12,465,902 	17,580,603 	20,857,460 
xportations, produit non canadien 	69,566 - ' 	83,137 	, 	59,690 	63,783 	47,328 

Consomm. canad. du charbon importé 	18,132,337 	14,637,920 	12,406,212 	17,517,820 	20,810,132 

Consom. totale du charbon au Canada 	31,583,545 	26,853,323 	23,906,692 	29,865,856 	33,123,735 
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Consommation .annuelle de charbon. , 

(EN PETITES TONNES.) 	. 

• 
... • 	 ' 	Canadien 	. 	Importé 	 - 	Tonnes 

Année ci vile 	 ' Total 	par 

	

- 	Pet. tonnes 	% 	Pet. tonnes 	% 	 tête 

• 
1886 	 1,595,950 	45' 9 . 	1,884,161 	54" 1 	3,480,111 	0158 
1887  	 1,848,365 	451 	2,192,260 	54 . 3  . 	4,010,625 	0 .  871 ' 
1888  	 2,013,925 	' 37' 8 	3,314,353 	62' 2 	5,328,278 	1'137 
1889   	" 1,992,988' 	44 .  4 	2,490,931 	55'6 	4;483,919 	0146 
1890  .   	' 2,360,196 	" 47' 8 	2,58/,187 	521 	4,941,383 	1'031.  
1891 . 	2.606,490 	46  7. 	2,980,222 	633 	5,586,712 	V153 
189g ........... .. ;.: 	.-... 	.. .: ... 	2,464,012 	44 - 4 	3,082,429 	55 . 6 	5,546,441 	1.133 
1893. 	,  	2,823,187 	47'6 	3,110,462 	52'4 	5,933,649 	1'198 
1894 	' 2,743,376 	48'5 	2,917,818 	511 	5,661,194 	1 - 130 
1895 	, 	2,467,109 	451 	2,933,752 	54' 3 	5,400,861 	F066  
1896 	2,639.055 	45'l 	3,206,456 	541 	5,845411 	' 1140 
1897 	2,799,977 	47' 3 	3,124,485 	521 	5,924,462 	F 143  
1898 	3,023,179 	481). " . ' 	3,274,981 	520 	6,298,060 	, 1'200 
1899 	3,631,882 	470 	4,092,361 	530 	7,724,243 	1'454 

561 1900 	3,989,542 	47 1 	' 4,361,563 	521 	8,351,103 	1161 
1901 	. '. ... . ... .. . 	4,912,664 	50 - 5 	4,810,213 	495 	, 9,722,877 	F814)  
L902 	5.376,413 	51 '0 	5,165,938 	.491) 0 	10,542,351 	1-927 
L903  	6,005,735 	.52' 2 	5,491, 870 	47 ' 8 	11,507,605 	2 1055 
1904  	6,697,183 	492 	6,909.651 	50 - 8 	'13,606,834 	2146 
1905  	 7,032,661 	48' 9 	7,343,880 	51' 1 	14,3i6,541 	2162 
1906 	7,927,560 	511' 	. 7,398,906 	48'3 	15,326,466 	2* 425 
1907  	8,617,352 	45 ' 0 	10.549,503 	55 1) 	19,166,855 	2147 
1908.  	9,156,478 	47'3  , 	10,193,424 	521 	19,351,902 	2 ' 820 
1909 	8,913,376 	• 47 .9-  9,711,826 	52'1 - 	18,625,202 	, 2682 
1910 	10,532,103 	50' 2 	10,438,1 23 	49 - 8 	20,970,226 	2160 
1911 	9,822.749 	40'5  - 	14,424,949 	5111 	24,247,698 	3'384 , 
1912  	 • 	12,385,696 	46 1) 	14,549,1(14 	54 1) 	1.6,934,800 	3 • 596 
1913 	  - 13,450,158 	, 42' 6 	18,132,387 	57 ' 4 	31,582,545 	4' 071 
1914 	12,214,403 	45' 5 	14,637,920 	54 5 	26,852,323 	3 ' 325 
1915 	 11400,480 	48'1 	12,406,212 	511 	23,906,692 
1916  	.12,343,036 	41'3 	a,517,820 	58 ' 7 	29,865,856 
1917. 	 - 	12,313,603 	37' 2 	20,810,1,32 	621 , 	33,123,735 . 	. 

Relativement aux 'rapports de la consommation, il est peut-être intéressant de 
connaître le plus fort pourcentage de la consommation du charbon canadien pour les 
locomotives de chemin de fer. Durant les 41ouze mois finissant le 30 juin 1917, le 
tonnage de charbon employé par les locomotives a été de 9,788,424 tonnes. 

La quantité de charbon consommée par les locomotives de chemin de fer pendant 
les dernières années, telle que consignée dans• les "Statistiques de iChemin de fer" / 
publiées par le ministère des Chemins de fer et des Canaux est comme suit: 

Consommation annuelle de charbon par les locomotives de chemin de fer. 

(EN PETITES TONNES.)  

, 
Année finissant le 30 juin 	 Anthracite 	Bitumineux 	Total 

, 

1911 	 , 	6,444 	6,769,903 	6,776,347 
1912 	s 	5,374 	7,732,938 	7,738,312 
1913 	 .. 	4,662 	9,040.963 	9,045,625 
1914 	 5,271 	8,268,186 	8,273,457 	• 
1915  	3,691 	6,673,845 	6,677,536 
1916. . 	. 	 . 	4,899 	8,672,455 	8677,354  
1917 	4,900 	9,783,524 	9,788,421 
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- 	Nouvelle-Ecosse. 
•  

• La production du charbon dans la Nouvelle-Ecosse en 1917 fut de 6,327,091 .tonnes 
contre 6,912,140 tonnes en 1916, indiquant une diminution de 585,019 tonnes soit de 
8.46 pour cent. 

Les ventes totales de charbon, en 1917, s'élevèrent à 5,293,115 tonnes, sur lesquelles 
4,681,709 furent vendues pour la consommation au Canada; 353,142 tonnes pour l'ex-
portation aux Etats-Unis; 258,264 tonnes pour exportation à Terre-Neuve et autres 
pays. 

La quantité totale employée par les exploitants pour leurs chaudières, dans les 
fours à coke et dans les aciéries, s'éleva à 1,033,976 tonnes, Y compris 306,374 tonnes 
employées pour faire du coke destiné à d'autres usages industriels, et 727,602 tonnes 
employées pour exploiter les houillères ou par les ouvriers. 

Un nombre considérable de tonnes de charbon indiqué comme vendu pour la con-
sommation au Canada est aussi employé dans la fabrication du coke, la somme totale de 
charbon comptée au fours à coke dans la province durant l'année étant de 1,046,279 
tonnes. 

La Dominion Coal Company est depuis bien des années le principal producteur, le 
rendement total des houillères de cette compagnie au Cap Breton et à Springhill étant 
de 4,372,078 tonnes, ou de plus de 69' pour cent de la production de la province, et équi-
valant à plus du 31 pour cent du total de la production canadienne. La Nova Scolia 
Steel and Coal Company produisit 644,321 tonnes, soit 10.2 pour cent du total; l'Acadia 
Coal Company, 441,477 tonnes, ou 6.9 pour cent; l'Inverness Railway and Coal Com-
pany, 227,753 tonnes, soit 3.5 pour cent; la Maritime Coal Railway and Power Com-
pany, 228,353 tonnes; et l'Intercolonial Coal Mining Company, 207,739 tonnes. 

Pendant un certain nombre d'années les mines de la Nouvelle-Ecosse, principale-
ment celle du Cap-Breton, ont expédié de 2,000,O00 à 2,500,000 tonnes de charbon à 
Montréal et autres marchés de Québec par la voie du Saint-Laurent, mais pendant les 
douze mois finissant en septembre 1917, il n'y eut que 339,374 tonnes de charbon de la 
Nouvelle-Ecosse de placées sur le marché de la province de Québec au lieu de 1,111337 
tonnes en 1916, et 2,048,222 tonnes en 1915. 



Consommation. 
• 

• Consomma-Fabrication t
o
ione

r
u
e
a du coke. ' 	houillères.  

Rendement 
total. 

- .31 déc. 

Pertes 3  

ler janv. Ouvriers. 

Stocks. 

Production.' Ventes totales. 

Inverness Ry. and Coal Co 	 
Chimney Corner Mine (S. J. Doucet) 	  
St. Rose Mine (G. V. Evans) 	  
Sydney Coal 	 Ltd 	  
Dominion Coal 

Co.,
o., Ltd. 

Nova Scotia Steel and Coal Co., Ltd 	  
The Bru d'Or Coal Co., Ltd 	  

M Milford Mining Co. (ex. Sutherland) . 	 
Greenwood Coal Co., Ltd 	  
Acadia Coal Co., Ltd 	  
Intercolonial Coal Mining 
Maritime Coal, Ry. and Power Co 	' 
Jones St McKinnon (Provincial) 	  
DomiMon Coal Co., Ltd. (Springhill) 	  
Minudie Coal Co., Ltd  , 	  
Strathcona Coal Mine (A. W. Pugsley) 	 
Fundy Mining Co 	  
Royal Coal Co., Ltd 	  
Atlantic Coal Co 	  
Sterling Coal Co 	  
Fenwick Coal Co., Ltd 	  

Total 	  

1.83,556 
83 

113 
5,000 

3,595,654 
232,251 
40,317 
17,114 
57,697 

392,214 
165,483 
198,045 

7,551 
333,190 
26,523 
15,799 
3,892 
3,081 
2,522 
9,023 
4,007 

5,293,115 

6,876 

57,885 
20,967 

861 

1,042 
13,587 
6,758 

.4,912 
. 157 

12,066 
" 1,033 

349 
_125 

418 

; 55 

127,121 ' 

• 227,753 
83 

163 
-5,300 

3,974,413 
644,321 
47,256 
18,390 
60,346 

441,477 
260,739 
228,353 

8,018 
397,665 
32,331 
16,551 
4,074 
3,529 
2,796 
9,169 
4,364 

6,327,091 

227,045 
103 
381 

5,300 
3,978,222 

649,917 
47,181 
18, 390 

, 60,011 
446,328 
201,263 
228,253 

8,018 
401,741 
32,454' 
16,551-' 
4,085 

• • 3,529 
' 2,796 

9,270 
4,364 

6,345,335 47,904 40,777 - 600,481 16,371 _ 306,374 .  

1,304 

35,667 
168 
75 

642 
2,977 

899 

6,172 

- 596 

• 218 

26,951 - 
' 2,324 

307 
7,828 
1,423 

9,895 
•123 

11 

101 

303,359 

3,015 

12,525 
3,470- 

• 356 

37,321 

50 
300 

• 320,874 
87,744 - 
6,078 
1,276 
1,607 

35,676 
25,483 
25,396 

310 
52,409 

, 	4,775 
403 

' 	57. 

274 
146 
302 

1  Comprend aussi le charbon utilisé par les producteurs dans l'aciérie et à d'autres fins. 
1 Les  producteurs ne donnent pas tous lea états complets des pertes. 

'On obtient la production 91 .1 ajoutant les ventes au charbon utilisé. 

Production de charbon par compagnie, en Nouvelle-Ecosse, 1917. 
(EN PETITES TONNES.) 



; 

Production de charbon par compagnie, en Nouvelle-Ecosse, 1916. 
(EN PETITES TONNES). 

	

Consommation. 	 Stocka. . 	 _ 
■ 

Ventes 	 Production' 	 Pertes' 	Rendement 
. 	 totales. 	 total. 

	

Consomma. 	. - 	... 	• 

	

Fabrication 	tion aux 

	

du coke.' 	 Ouvriers. 	 ler janv.. 	31 déc. 

	

 houillères. 	
- 

	

. 	. 	 , 	 ,,- 
Inverness Ry. and Coal Co   . 	 254,252 	 36,801 	7,249 	293,302 	3,495 	' 	1,304  	296,111 
Sydney Coal Co., Ltd.  	6,440  	146 	134 	• 	6,720  	 6,720 Dominion Coal Co., Ltd  	4,202,704 	.... ...... - 	324,028 	58,757 	.- 4,585,489 	58,092 	35,667 	19,965 	4,583,029 • 
Cape Breton Coal, Iron and Ry. Co 	1.088 	 1,088 	1,588 	500 	..... 	  
Nova Scotia Steel and Coal Co., Ltd.... ....... 	333,825 	. 	282,508 	21,465 	21,294 	. 	664,192 	643 	. 	• 240  	678,328 
The Bras d'Or Coal Co., Ltd 	43,128  	5,744 	746 	49,618 	150 	75 	....... .... 	49,679 
Alex. Sutherland (Milford Colliery) 	8,555  	1,093 	240 	9,888  	 9,888 
Greenwood Coal Co., Ltd. 	. 	 1,829  	23 	118 	1,970  	642  	2,612 . 
Acadia Coal Co., Ltd 	 387,182  	39,288 	12,707 	439,177 	3,041 	2,977  	- 	439,113 ; 
Entercolonial Coal Mining Co.  	127,630 	3,284 	26,240 	5,757 	s 	162.911 	2,813 	900  	160,998 
Maritime Co41, Ry. and Power Co 	203,368  	23,233 	4,276 	232,877 	12,159  	220,718 
Jones & McKinnon • - . 	.. 	..... . 	.. .... 	.. 	.. 	4,934 	- 	 246 	123 	5,303 	.... 	. 	• • .. 	...... .. 	.... 	• 	... 	.. 	.. 	- 	' 5,803 ' 
Dominion Coal Co., Ltd. (Springhill) 	315,252 	1 ..... .... 	63,476 	11,920 	. 390,648 	. 	3,669 	- 6,172 	321 	: 	363,472 
Minudie Coal Co., Ltd  	50,122  	6,903 	1,494 	58,519 	' 	 2,167 	60,686 
Strathcona Coal Co., Ltd 	2,566  	 - 	2,566.  	• • 	2,566, 
Atlantic Grindstone, Coal and Ry. Co.  	672  	 . 	 672  	 . • .. 	...... 	672 
Royal Coal Co., Ltd 	2,000  	200 	-  	- - -  2,200 , 	 100  	 2,100 -  

	

/ 	 5,950,547 	285,892 	550,886 	124,815 	6,912,110 	. 	85,750 -  " 48,477 . . « . 	 37,128 	6,911,995 

'Comprend aussi le charbon utilisé par les producteurs dans l'acierie et à d'autres fins. 
iLes producteurs ne donnent pas tous les états complets des pertes.  

'On obtient la production en ajoutant lee ventes au charbon utilisé. 



154 

Rendement, ventes, consommation des houillères et production du .charbon dans 
la Nouvelle-Ecosse. 

Vendu 
Rendement -- - ou 

' utilisé 

Consomma-
tion aux 

houillères 
Production * 

Prix par 
tonne de 

2,240 livres 

•Valeur 
de la 

production 
Année civile' 

Tonnes de 2,000 livres 

8 c. 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 , 
1 75 • 

 1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
I 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
1 75 
200  
250  
1 75 
200  
200  
200  
200  
200  
225  
225  
225  
225  
225  
250  
250  
2 50 
2 50 
300  
3 44 

Total 	  

1877  • 
1878 	  
1879 	  
1880 	  
1881 	  
1882 	  
1883 	  
1884 	. 	  
1885 	  
1886.... ............ 
1887, 	  
1888 	  
1889 	• 
1890 	  
1891 	  
1892  • 

1894 	  
1895 	 
1896 	  
1897 	  
1898 	  
18» 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  
1904 	  
1905 ....... . 	..... 
1906 	  
1907 
1908 	  
1909 
1910 	  

• 1911 	  
1912 	  
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916  • 
1917 	• 

1785 à 1873 
1874 	  
1875 	  

977,446 
874,935 

• 794,804 
848,396 
863,075 

' 882,863 
- 1,156,635 
1,259,183 
1,529,708 

• 1,503,259 
1,U6,011 
-1,514,470 
1,682,924 

11,871,330 
1,989,263 
1,967,032 
2,222,081 
2,290,158 
2,175,913 
2,489,807 

- 2,520,707 
2,239,727 
2,537,706 
2,020,835 
2,584,175 
3,209,296 
3,694,646 

. 4,279,557 
5,292,538 
5,841,429 

-5,747,823 
5,821,622 
6,546,191 
6,468,563 
6,805,489 
5,718,871 
6,515,162 
7,125,551 
7,834,724 
8,135,104 
7,448,042 
7,513,739 

. 6,911,995 
6,345,335 

839,022 
791,610 
710,312 
769;513 
776,732 
771,259 

1,069,218 
1,159,216 
1,400,200 
1053,226 
1,413,048 
1,405,051 
1,538,506 
1,702,046 
1,765,895 
1,741,720 
2,000,444 
2,071,938 
1,963,286 
2,214,848 
2,308,231 

.2,008,270 
2,202,447 
2,290,032 
2,375,661 
2,950,067 
3,358,585 
3,820,462 
4,736,614 
5,113,607 
5,097,949 
5,167,476 
5,704,307 
5,864,406 
5,851,761 
5,066,912 
5,723,681 
6,358,080 
7,052,573 
7,257,006 
6,637,110 
6,818,773 
6,236,439 
5,599,489  

133,932 
139,003 
127,443 
110,702 
99,262 

- 94,961 
108,451 
120,834 
124,747 

- 125,383 
•- 130,781 
.. - 142,939 

159,512 
156,550 
176,336 
177,107 
180,589 

'195,981 
196,103 
230,076 
219,751 
216,875 

. 216,132 
-203,522 
- 187,519 

198,755 
264,051 
337,606 
424,702 

- 539,731 
498,292 
479,107 
516,198 
489,727 
645,690 
585,177 
607,461 
646,340 
731,315 
723,067 
733,814 
644,597 
675,701 
727,602 

8,053,670 
972,954 
910,613 
837,755 

. 880,215 
875,994 

. 866,220 
1,177,669 
1,280,050 
1,524,947 
1,578,609 
1,543,829 
1,547,990 
1,693,018 
1,858,596 
1,942,231 

-1,918,827 
2,181,033 
2,267,919 
3,159,389 
2,444,924 
2,527,982 
2,225,145 
2,508,579 
2,493,554 
2,563,180 
3,148,822 
3,623,536 
4,158,068 
5,161,316 
5,653,338 
5,596,241 
3,646,583 
6,220,505 
6,354,133 
6,652,539 
5,652,089 
6,431,142 
7,004,420 
7,783,888 
7,980,073 
7,370,924 
7,463,370 
6,912,140 
6,327,061 

$ 	, 
12,583,880 
1,520,240 
1,454,084 
1,308,991 
1,375,339 
1,368,741. 

1,840,108-
2,000,079 
2,3.82,730 
2,466,576 
2,412,233 
2,418,735 
2,653,152 
2,904,057- 
3,034,735 
2,998,167 ' 
3,407,864 
3,543,624 
3,371,046 
3,820,194 
3,949,970 
3,476,790 
3.919,655 
3,896,179 
4,004,970 
5,622,898 
8,088,250 
e,496,982 
9,216,636 

10,095,246- 
9,993,288 

10,083,184 
11,108,014- 
12,764,999 
13,364,476 
11,354,643 
12,919,705 - 

 14,071,379 
17,374,750 
17,812,663 ,  

, 16,452,955" 
16,659,308 - 

 18,514,667, 
19,410,737- ,  

320,873,393 166,000,110 

*On trouve cette production en additionnant les ventes et la consommation aux houillères. 



Cumberland Total Autres comtés. Pictou Cape•Breton 

Année civile 

Extraction Ventes' Extraction Ventes* Extraction Ventes'  Extraction Ventes' Extraction Ventes' 

1906 	  
1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  
1912 	• 
1913 	  
1914 	 
1915 	  
1916 	  
1917 	. 

	

566,308 	769,496 . 657,310 	4,804,407 	4,221,293 	312,554 	259,396 	6,546,191 	5,704,307 

	

445,288 	840,533 	729,043 	4,698,147 	4,346,180 	395,836 	343,895 	6,488,563 	5,864,408 

	

530,648 	849,802 	678,025 	4,840,653 	4,267,346 	452,877 	-375,742 	6,805,489 	5,851.761 

	

403,371 	748,860 	599,743 	4,081,333 	3,723,135 	398,759 	340,663 	5,718,871 	5,066,912 

	

288,706 	.714,846 	588,678 	5,035,800 	4,571,347 . 414,153 	"374,950 	6,515,162 	5,823,681 

	

436,125 	833,956 	691,852 	5,405,355 	4,917,902 	347,944 	312,201 	7,125,551 	6,358,080 

	

595,134 	765,678 	641,890 	6,039,296 	5,530,765 	• 312,836 	784.780 -7,834,724 :7,052,673 

	

553,845 	817,177 	694,659 	6,313,275 	5,709,995 	-329,108 	• 298,507 	8,135,104 	7,257,006 

	

572,765 	681,356 	571.063 	5,767,566 	5,266,733 	296,624 	226,549 	7,448,012 	6,637,110 

	

620,667 	581,226 	508,145 	5,920,670 	5,486,292 	275,049 	i 203,669 	7,513,739 	6,818,773 

	

578,914 	612,611 	528,480 	5,317,756 	4,874;793 	296111 	254,252 	6,911,995 	6,236,439 

	

603,633 	" 725,992 	635,523 	4,680,650 	4,176,581 	227,529 	.183,752 	6,345,335 	5,599,489 

659,734 
534,047 

' 662,157 
494,919 
350,363 
538,296 
716,914 
675,544 
702,496 
736,794 
685,517 
711,164 

""'"'reirWergMeenWfflellgMWMn.atiletegfflleige,,'".,fir . - 

Commerce houiller par comté dans la Nouvelle-Ecosse, années civiles depuis 1908. 
•  (EN PETITES TONNES.) 

cn• 
ce 

Les ventes comprennent le charbon utilisé pour la fabr cation du coke et de l'acier. 

: 



1916 1917 1913. 	 .1914. ' 

Petites 	Pour 
tonnes. 	cent._ 

Petites 
tonnes. 

roui 
cent. 

Petites 
tonnes. 

Pour 
cent. 

1915. 

Petites 	Pour 
tonnes, 	cent. 

Petites 
tonnes. 

Pour 
cent. 

Exercices financiers finissant le 30 septembre. 

• Nouvelle-Ecosse- 

	

Transport par terre 	  

	

mer 	  

Total pour la Nouvelle-Ecosse 	 

Nouveau-Brunswick 	  
Ile du Prince-Edouard. 
Province de Québec 	  
Terre-Neuve 	  
Etats-Unis 	  
St-Pierre 	- 
Houille de soute 	  

\ Pour bateau frétés occasionnellement 
Perte en mer 	  
Autres pays. 	 • 	 

Total 	  

2,530,566 
380,363 

2,910,929 

724,239 
107,612 

2,456,416 
235,810 
524,262 

• 7,449 
262,278 
23,958 

• 3,202 

7,256,155 100.00 

34.88 
5.24 

40.12 

9.98 
1.48 

33.85 
3.25 
7.23 
0.10 
3.62 
0.33 

1,312 

.6,904,352 

2,C9,186 
368,551 

2,467,737 

762,150 
107,275 

2,667,372 
252,660 
336,741 

9,673 
278,645 
20,787 

3,165,457 

865,238 
92,876 

1,114,337 
281,259 
509,773 

6,485 
204,601 

292 
5,338 

6,645,756 100..00 5,760,243 

17.27 
2.01 
5.89 

	

' 4.60 	.- 

	

6.65 	Cn 

	

- 0.11 	C» 
7.45 

100.00 

47.01 
9.01 

56.02 

Marchés. 

40.23 
7.40 

2,673,866 
491,591 

2,707,719 
518,763 

3,226,482 

994,741 
115,548 
339,374 
264,914 
383,152 

6,768 
428,929 

• 335' 

47.63 

13.02 
1.40 

16.77 
4.23 
7.67 
0.10 
9.10 

' 0.08 

30.65 
6.08 

36.73 

10.48 
1.45 

31.76 
.,. 3.63 
- 9.25 

0.18 
5.94 
0.29 
0.15 
0.14 

100.00 

, 1,976,943. 
392,340 r 

2,369,283 

675,693 
93,171 

2,048,222 
233,735 

'596,606 
11,729 

383,173 
' 18,968 

9,427 
• 8,749 

6,448,856 

30.40 
. 5.34 

35.74 

11.04 
1.55 

38.63 
3.66 
4.88 
0.14 

- 4.01 
0.30 

0.02 

100.00 

Distribution du charbon.vendu par les producteurs de la Nouvelle-Ecosse. 



1,604 
162 

2 
1 

142 
77 
22 
a 

72 
7 - 

20  ' 
6 
1 
1 
8 
2 
2 
8 

Nombre et catégories d'ouvriers employés dans les mines de charbon de la Nouvelle-Ecosse, exercice terminé le 30 septembre'1917. 

Force moyenne par jour.  
Moyenne 
de •jours 

de travail 
par mois. 

Total, - 
jours 

ouvrables. 

Transport 
commercial, 
entretien, 

réparations, 
construction 

Total 
des 

journées. 

- 
Total 
des 

ouvriers. 

Compagnie. 
Surface. 	Fonds. Havage. . .Che- 

vaux. 

2,142 

-• 	 Dominion Coal Co 
Nova Sootia Steel & Coal Co 	_ 
Bras d'Or Coal Co 	.. 	, 
Sydney Coal Co 	  
Inverness Railway & Coal Co.... 	.......... 

-Acadia Coal Co 	  
, Intercolonial Coal Co 	  
Greenwood Coal Co 	 ' 	• 
Milford Coal Co 	  
Cumberland Railway dt Coal Co 	  
Jogging Mines 	  
Minudie Coal Co 	  
Provincial Mining Co 	  
Atlantic Coal Co 	  
Eastern Coal Co 	  
Strathcona Coal Co 	  
Stirling Coal Co 	  
Fundy Mine 	  
Fenwick Coal Co 	  
Kimberly Coal Co 	  

	

St. George.   	

241 
25•1 
241 
25 
24•1 
245 

, 251 
, 25 

25 
22• 6 
25 
23 
24 
22 
22 
23 
25 

- 19•4 
23 . 7 

•22 
22 

	

786 	3,325 	- 774 

	

342 	1,003 	562 

	

31 	54 	57 

	

4 	 4 	 9 

	

110 	207 	220 

	

240 	, 	356 	428 

	

121 	113 	138 	' 

	

5 	 5 	20 	• 

	

2 	 2 	14 

	

187 	304 	227 

	

68 	154 	156 -- 

	

30 	24 	36 

	

9 	- 	9 	 8 

	

2 	 2 

	

5 	 3 	 8 

	

4 	 7 	24 • 
9. 	• 	2 ' 	- 17 

 3 	! 	3 

	

9 	' 	16 	10 

	

15 	14 	15 

	

6 	- 4 	11 

	

1,988 	5,611 	2,742 

1,447,q14 
574,388  

- 41,236 
' 5,100 

155,193 
301,056 
112,493 

9,000 
5,400 

194,294 
113,400 
24,840 

• 7,488 
" 2,376 

" 	2,110 
' 	9,660 

6,300 
' 1,571 

2,488 
8,712 
4.158 

3,029,177 

1,850,139 
623,325 
41,811 
5,300 

196,230 
323,695 
119,262 

900 
6,000 

214,306 
- 115,385 

30,360 
9,216 

•-' 	2,640 
- 	2,375 
" 11,868 
- 6,750 

1,920 
3,056 
8,712 
4,158 

3,577,408 

6,489 
2,069 

144 ' 
• 18 • - 
' 679 
1,101 

* 394 
33 
20 

790 
385 

- 110 
32 

• 10 
17 
43 

.30 
 11 

43 
, 44 

21 

12,483 

500 
95 
14 

32 
" 51 
• 24 

61' 

4 
6 

; 

1 

1 

798 
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Nouveau-Brunswick. 

La production du charbon au Nouveau-Brunswick pendant l'année 1917 est évaluée 
à 189,095 tonnes, contre 143,540 tonnes en 1916, constituant une augmentation de 
4.;,555 tonnes, soit de 31.7 pour cent. C'est la plus grande production de charbon qui 
soit rapportée pour cette province. 

Nous devons à l'amabilité des exploitants de pouvoir palier un rapport de la pro-
duction des propriétés individuelles tel qu'il apparaît dans le tableau suivant:- 	. 

Producton du charbon au Nouveau-Brunswick,  1917. 
(EN PETITES TONNES.'  

Total 	Production 

	

Jours 	Ventes 	employé aux 	. , tal 

	

d'activité, 	totales. 	houill 	to 	e. éres.* 

Sheffield Coal Co., Ltd   	5 mois. 	2,455 	- ' 	535 	2,990 
Harvey Welton, Minto. 	 260 	17,558  	17,558 
The Minto Coal Co., Ltd., Minto 	 • 	 311 	112,367 	2,150 	114,517 
Rothwell Coal Co., Ltd., Bothwell 	282 	. 	11,818 	655 	12,473 
J. Coakley, Minto 	208 	2,314  	2,314 
Grand Lake Coal Co., Ltd., Minto. 	12 -mois. 	11,166 	, 481 	11,650 
Northfield Coal Co., Ltd, Minto 	Contrat. 	6,539 	....... 	. 	6,539 
G. H. King, Chipman 	 304 	17,726 	2 .42 	17,968 
Dean Coal Co., Adamsville 	bontrat. 	1,963 	232 	2,195 
Tous les autres (3) 	775 	116 	891 

Total, Nouveau-Brunswick ............ • .... .. .. 	.  	184,681 	4,414 	189,095 

*Comprend consommation pour les chaudières, etc., et le charbon employé par les ouvriers. 

Production du charbon an Nouveau-Brunswick, 1916. 
(EN PETITES TONNES.) 

Total 

	

- 	 Jours 	Ventes 	employé aux Production 

	

d'activité, 	totales. 	houillères.* 	totale. 

The Minto C,oal Co.. Ltd., Minto  	 301 	91,177 	1,511 	92,688 
Rothwell Coal Co., Ltd., Bothwell 	 294 	5,529 	672 	6,201 . 
J. Coakley, Minto. 	 100 	808 	- 	808 
Grand Lake Coal Co.. Ltd., Minto., 	 158 	4,000  	4,000 
Northfield Coal Co., Ltd., Minto 	 5,021 	297 	5,318 
G. H. King, Chipman 	300 	10,980 	15' 	11,130 
Dean Coal Co., Adamsville. 	2,892 	204 	3,096 
Tous les autres (3) 	 19,999 	300 	20,299 

	

Total, Nouveau-Brunswick 	140,406 	. 	3,134 	143,540 

*Comprend consommation pour les chaudières, etc., et le charbon employé par les ouvriers. 
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Production annuelle *du charbon au Nouveau-Brunswick. 

	

Petites 	 Valeur 	 Valeur Innée eiTile. 	 aleur. 	 Année civile. 	Petites 	Valeur' 	pa Valeur.V 	
e. 

	

tonnes. 	 par tonne. 	 tonnes. 

- 

g 	
$ 	, 	$ c. 	 $' 	S c. 

	

10,040 	23,607 	2 35 	1901 	9,112 	18,224 	2 00 

	

5,730 	11,050 	1 93 	1905 	29,400 	58,800 	.. 2 00 

	

5,673 	11,733 	2 07 	1906 	31,076 	68,152 	2 00 
. 	 7,110 	13,850 	1 95 	1907 	34,584 	77,814 	2 25 

' 	5,422 	11,030 	2 03 	1908 	- 	 60,000 	135,000 	2 25 

	

6,768 	9,375 	1 39 	1909 	 49,029 	98,496 	2 25 - 

	

6,200 	9,837 	> 1 59 	1910 	 55,455 	110,910 	2 00 

	

6,469 	10,264 	1 59 	1911' 	55,781 	111,562 	2 00 

	

9,500 	14,250 	1 50 	1912 	44,780 	89,560 	2 00 

	

7,500 	11,250 	1 50 	1913 	70,311 	166,637 	2 37 
.  	6,000 	• 	9,000 	1 50 	1914- 	98,049 	241,075 	2 46 

	

6,160 	' 	9,240 	1 50 	1915.  	127,391 	309,612 	2 43 

	

 	10,528 	15,792 	1 50 	1916 	143,540 	386,016 	2 69 

	

10,000 	15,000 	1 50 	1917 	189,095 	708,010 	3 74 

	

17,630 	51,857 	2 94 	 ,- 

	

18,795 	39,680 	2 11 	'Anal. 	 1,156,128 2,886,683 

	

16,000 	40,000 	2 50 

Les régions houillères productrices de Charbon comprennent les terrains de Grand 
Lake dans les comtés de Queens et de Sudbury et la région de Beersville, dans le comté 
de Kent. Dans la zone de Grand Lake, la couche de charbon varie de 20 à 32 pouces 
et gît à une profondeur de 30 à 60 pieds de la surface du sol. 

• Saskatchewan. 

Les gisements houillers de la Saskatchewan fournissent seulement un charbon de 
la variété dite lignite, La production de 1917, provenant de 57 houillères, fut de 
355,445 tonnes, évaluées à $662,451 en contraste avec 281,300 tonnes évaluées à $441,736 
en 1916, soit une augmentation de 74,145 tonnes, ou 26 pour cent. 

La production de 1917, comprit: 334,625 tonnes de charbon vendu, et 20,820 ton-
nes utilisées par les producteurs pour la consommation des houillères par les ouvriers 
ou par la fabrication des briques. 

Le rendement du charbon vient surtout des environs d'Estevan, situé sur la rivière 
Souris, près de l'angle sud-est de la province. Des gisements houillers existent sur une 
distance de 75 à 100 Milles dans une direction nord-ouest le long de la rivière Souris, 
sur le creek Big-Muddy dans lequel se déversent les eaux du lac Willowbunch (qu'a 
rejoint tout dernièrement un embranchement de la voie ferrée) et sur la branche nord 
de la rivière Saskatchewan, à environ 100 milles au sud-ouest de Saskatoon. 

La production annuelle et la production par les principaux exploitants, en 1916 et 
1917,: 	sont données dans les tableaux suivants:- 

1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897. 
1898 
1899 
1900. 
1901, 
1902, 
1903. 



81 
254 
162 
151 
210 
274 

12 mois. 
9 le 

238 
253 

' 126 

- 262 
252 
138 

Total em- 
ployé aux 

houillères.* 

1,619 

3,000 

4,802 -  

22 

3,850 
7,260 

237 

Production 
totale. 

1,242 
77,393. 

' 1,076 
- 	1,325 
- 1,020 

2,078 
9,700 
1,389 

76,259 
2,228 
1,714 

- 5,413 
43,859 

• 113,214 
3,717 

13,818 

Auld, Jno. A., Roche Percee 	  
Bienfait Mine, Bienfait 	  
Blood, Adelbert,'Fir Mountain 	• 
Caillet, David, Willowbunch 	  
Campkin, Robt., Readlyn 	  
Eidsness Bros., Gladmar. 	  
Estevan Coal & Brick Co., Ltd., Estevan. 	 
Heuvel, Ely. V., Hart." 	 
Manitoba & Sask.  Goal  Co., Ltd., Bienfait 	 
McNeil & Rooks, Estevan 	  
Nicholson, H., 	 ' 	  

Parkinson, Geo., 	. ... - .. 	. ....... 
Sask. Coal, Brick & Power 'Co., Ltd., Shand 	 
Western Dominion Collieries, Ltd., Taylorton 	 
Wilson, Alex., Taylorton 	 
Tontes les autres compagnies (42)._ 

Production totale, Saskatchewan   	
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Production du charbon en Saskatchewan en 1917 par principaux producteurs. 

(EN PETITES TONNES.) 

• 
Nom de la compagnie. Jours 

d'activité. 
• Ventes  
totales. _ 

355,445 Y 

1,242 
75,744 

1,076 
1,325 
1,020 
2,078 
6,700 

. 1,389 
71,457 
2,223 
1,692 ' 

, .5,413 
40,009 

, 105,954 
` 	3,717 

13,581  

334,625 20,820 

*Comprenant consommation aux chaudières,  etc. et  charbon employé par les ouvriers. 

Production du charbon en Saska.  tchewan, en 1916, par principaux producteurs. 

, 

	

Total em- 	• 

	

Jours 	Ventes 	

h 	

Production - 	- Nom de la 	 d'a , 	 compagnie. 	 ctivité. 	totales* 	
p
o

1
u
oiliyéèresaux

.* 	
,.,,"'"taie.  

Western Dom. Collieries, Ltd , Taylorton 	 186 	' 	86,000 	5200, 	91,200 
Manitoba & Saskatchewan Coal Co. Ltd., Bienfait... 	197 	67,057 	4,771 	_ „ 71,828 
The Bienfait Mine, Bienfait - 	211 	55,132 	•' 2,174 	' 	57,306 
Saskatchewan Coal, Brick & Power Co. Ltd., Shand 	' 	210 	' ' 25,156 	1,400 	26,556 
Geo. Parkinson, Estevan   Tout l'année 	7,241  	7,241 
Estevan Coal & Brick Co., Ltd., Estevan. ... . . .. .. 	51 	' 2,500 	2,000 4,500 
McNeil & Rooks. Estevan 	 265 	3.360  	3,360 
Eidsness Bros., Gladmar. 	 281 	3,237  	3,237 
Alex. Wilson, Taylorton 	123 ' 	2,826 	20 	, • 2,846 
H. Nicholson, Estevan 	' 	' 	130 	1,859 	45 	1,904 
A. G. Clark, Roche Percee ..... . ..... ....... 	.. 	126 	1,500 	100 	• 	1,600 
Jos. Bastien, Estevan. 	 148 	1,153  	' 	1,153 . 
Henry V. lieuvele Hart . 	' 110 	- 	1,030 	.... .... - . 	1,030 
Tous les autres emploitants (20).., 	 7,455 	84 	. 	7 539 	.. . 	...... ... r  .. 	

, 	 . 

	

. 	
. 

Production totale, Saskatchewan '  	 , 265,506 	- ' 	15,794 	;' 	281,300 , 

* Comprenant consommation aux chaudières, etc., et charbon employé par les ouvriers. 

Mau.- 
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Production annuelle du charbon en Saskatchewan. 

. 	 - 

	

Valeur 	 Valeur 
Année civile. 	' Tonnes. 	Valeur, 	moyen. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur, 	moyen, 

	

p. tonne. 	' 	 - p. tonne. 

- 

8 	8 	c. 	 8 	8 	C. 
1887 	  (a) 	400 	800 	2 00 	1905 	. 107,596 	1'52,334 	1 42 
1890 	200 	200 	1 00 	1906 ...... .... 	108,398 	164,146 	1 51 
1891    	1907 	151,232 	252,437 	1 67 
1892 ..... .... 	. 	5,400 	9,325 	-1 73 	1908 	150,556 	253,790 	1 69 
1893 	8,325 	12,485 	1 50 	1909 	192,125 	296,339 	1 54 
1894 	 ((d 	15,051 	15,153 	1 01 	1910 	181,156 	293,923 	1 62 
1895  . 	15,769 	31,538 	2 00 	1911 	206,779 	347,248 	1 68 
1896 	16,706 	25,059 	1 50 	1912 	225,342 	368,135 	1 63 
1897 › 	25,000 	37,500 	1 50 	1913 	212,897 	. 358,192 	1 68 
1898 	25,000 	37,500 	1 50 	1914 	232,299 	374,245 	1 61 
1899 	25,000 	37,500 	1 50 	1915 	240,197 	365,246 	1 52 
1900 	40,500 	- 	60,750 	1 50 	1916 	281,300 	441,836 	1 57 
1901.  	45,000 	72,000 	1 60 	1917 	355,445 	662,451 	1 86 
1902 	70,400 	112,640 	1 52 
1903 	116,703 	169,618 	1 45 	Total 	3,179,571 	5,139,411 	 
1904  	124,885 	187,021 	1 50 

(a) Venant du district de Turtle Mountain, Manitoba. 
(b) Comprenant une faible quantité venue du district de Turtle 3Iountain, Manitoba. 

Alberta. 

Le lignite, les charbons bitumineux et l'anthracite sont tous produits dans l'Alberta. 
En 1917, le charbon bitumineux contribua pour 46.4 pour cent à la production 

totale, le lignite pour 51.3 pour cent, et l'anthracite pour 2.3 pour cent. 
Le relevé de la production totale du charbon dans l'Alberta pour 1917 a été le plus 

élevé qu'on connaisse pour cette province et atteignit le chiffre de 4,736,368 tonnes éva-
luées à $14,153,685 soit une moyenne de $2.99 par tonne, encomparaison avec une pro-
duction de 4,559,054 tonnes en 1916 évaluées à $11,386,577, soit une moyenne de $2.50 
par tonne. 

Il y a plusieurs petits exploitants dans la province, le nombre de leurs noms sur la 
liste dépasse 300. rn 1917, il y avait 52 compagnies qui déclaraient une production de 
plus de 10,000 tonnes, et la production totale de ces firmes était de 96.1 pour cent de.la 
production de la province. Treize de ces compagnies déclaraient une production dépas-
sant 100,000 tonnes, chacune, les plus gros exploitants étant: la West Canadian Collier-
lies, Ltd., avec 476,082 tonnes provenant des houillères Bellevue et Greenhill; la Cana-
dian Pacifie Railway avec une production de 433,728 tonnes prevenant des houillères de 
Bankhead et de Lethbridge; et la North American Collieries, Ltd., avec 384,807 tonnes 
provenant de Lovettville, Coalhurst, Evansburg, Dodds et Drumbeller. 

Sur la production totale 4,321,564 tonnes furent signalées comme ventes, y com-
pris 4,231,325 tonnes vendues pour la consommation au Canada et 90,239 tonnes ven-
dues pour l'exportation aux Etats-Unis; 414,804 tonnes furent utilisées par les exploi-
tants comprenant 102,609 tonnes pour les fours à coke et 312,195 tonnes pour l'exploi-
tation des houillères et par les ouvriers. - 
• 	La production annuelle de l'anthracite, des charbons bitumineux et du lignite pen- 
dant l'année 1917 et une partie de 1918, et la production de chacune des grandes houil-
lères pendant les années 1917 et 1916, est indiquée dans les tableaux suivants: 

64724-11 
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Production mensuelle du charbon en Alberta,  1917. 

(EN PETITES TONNES.) 

Mois. 	 Anthracite. 	Bitumine. 	Lignite. 	Total. 

l 

janvier 	12,906 	191,321 	285,731 	492,958 
Février 	 10,158 	197,617 	210,889 	448,664 
Mars 	 12,202 	265,674 	175,299 	453,175 
Avril  	10,504 	118,926 	80,854 	210,284 
Mai 	 40,996 	59,203 	100,199 
Juin 	 17,469 	85,774 	103,243 

. Juillet 	 9,126 	180,633 	167,555 	357,314 
A.otit 	 11,314 	258,010 	221,436 	490,760 

•	 ieptembre 	 9,954 	231,771 	216,167 	457,892 
Dctobre. 	 10,448 	240,496 	292,249 	543,193 

•	 govembre 11,597 	266,862 	319,624 	592,083 
Décembre 	10,016 	192,530 	284,057 	486,603 

- • 	
_ 	

,Il 	 108,225 	2,199,305 	2,428,838 	4,736,368 

Production mensuelle du charbon en Alberta, 1916. 

(EN PETITES TONNES.) 

Mois. 	 Anthracite. 	Bittimine. 	Lignite. 	Total. 



.1 
5 
1 
2 
2 
4 
1 

4 
11 

3 
15 
12 
13 
5 
8 
3 

19 
2 
8 

18 
19 
10 
6 
7 

12 
5 
3 
9 

SI 
3 
1 
1 

211 

70,818 

• 56 
25,526 
- 51 

86 

26,741 
. 748 

506 
50 

492 
1,055 

49 
57 

985 
3,317 

15,606 
7,663 

419 
11,818 

50 
7,148 

173,241 

414,804 

51'28 2,428,838 

100'00 4,736,368 

• 4,652 
614,017 

936 
8,047 

157,373 
6,043 

13,975 
7,076 
1,126 

631,767 
26,753 
9,233 

25,670 
16,097 
15,023 
22,457 
4,301 
9,862 

56,625 
68,806 

256,208 
121,080 
18,195 

237,861 
13,534 
81,911 

210 

010 
12'96 
002 
018 
3 . 32 
013 
030 
O 15 
002 

13'31 . 
 056 

O 19 
054 
0'34 
O 32 
047 
009 
021 
120 
145 
541 
2'56 
0'38 
5'02 
0 - 29 
173 
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Production et rendement du charbon en Alberta, 1917, par district. 

(Es PETITES TONNES.) 

Ventes 
totales. 

e 
4.> 

fiC2 
' 4.1 

Consommation 
totale aux 

houillères.* 
Production 

totale. Pour-cent. Rendement. 

229 
2509 
416 
563 
525 
:%'36 
2'94 

Banff 	Anthracite 
Crowsnest.  	Bitumine 
Canmore 	  
Brazeau 	 
Jasper Park 
Yellowhead Pass 	 
Mountain Park 	 

30,804 
1,066,316 

181,103 
260,894 
241,550 
152,405 
132,895  

	

77,421 	108,225 

	

122,140 	1,188,456 

	

15,844 	196,947 

	

5,920 	266,823 

	

7,183 	248,733 

	

6,777 	159,182 
6,269 - 139,151 

118,765 
1,188,934 

196,947 
267,506 
248,733 
161,620 
139,164 

16 48'72 Total 	  2,065,967 241,563 	2,307,530 2,321,669 

Pincher Creek 	 Lignite 
Lethbridge. 
Magrath . 	.. .... . 	" 
Milk River 	 
Taber 
Bow Island. 
'Medicine Hat 	  
Aldersyde 	  
lligh River 	  
Drumheller. 
Big Valley 	 
Brooks. 
Hanna 	  
Lacombe 	 
Trochu 	 
Three Hills 	  
Carbon 	  
Battle River 	  
Carrtrose ........ . 
Tofield 	  
Clover Bar 	  
Edmonton, 	  
'gaina° 	 
Cardiff 	. 
Wabanum 
Pembina 	  11 

Peace River 	 

Total, Lignite 	  

Grand total.   	227 

2,255,597 

4,321,564 

4,652 
513,199 

936 
7,991 

131,847 
5,992 

13,889 
7,076 
1,126 

605,026 
26,005 

9,233 
25,164 
16,047 
14,531 
21,402 

• 4,252 
9,805 

55,640 
65,489 

240,602 
113,117 

17,776 
 226,043 

13,484 
74,763 

210 

5,078 
622,687 

988 
8,316 

171,195 
6,577' 

14,971 
7,455 
1,102 

672,738 
26,753 
9,487 

26,682 
17,347 
16,451 
25,965 
4,456 ' 

10,384' 
61,322 
72,307 

262,078 
121,080 
20,504 

257,087 
19,690 
88,613 

215 

2,551,968 -  

4,873,637 

*Comprend la consommation sous les chaudières, etc., et le charbon employé par les ouvriers. 

64724-11i . 
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Production du charbon dans l'Alberta, en 1917, par houillères principales. 

(EN PETITES TONNES.) 

• 	• 	uonsomma, 	- 

	

Jours en 	Ventes 	tion 	Production Nom de la compagnie et adresse de la mine. 	 " 	 tota
ui

le aux 

	

activité. 	totales• 	hollères* 	totale. 

	

- 	 - 
	_ 

, 
Alberta Block Coal Co., Ltd., Drumheller 	143 	59,594 	1,912 	61,506 
Alberta Goal Mining Co., Ltd., (The) Cardiff 	211 	67,270 	3,600 	' 70,870 
Atlas Coal Co., Ltd, Drumheller 	148 	15,515 	1,781 	17,296 
Big Valley Collieries, Big Valley 	 , 	• 303 	25,414 	748 	26,162 
Blain & G'illiland, Banner mine, Cardiff 	287 	54,753 	• 	2,716 • 	57,469 
Blue Diamond Coal Co., Ltd., Brule Mines 	... .. 	256 	152,168 	3,211. 	155,379 
Brazeau Collieries, Ltd., Nordegg 	229 	218,900 	5,585 	251,485 
Bush Mine Coal Co., Beverly 	 , 301 	26,226 	740 	26,966 
Cadomin Coal Co., LtcL, Coalspur 	111 	14,125 	60 	14,185 
Canada West Coal Co., Ltd., Taber 	224 	90,225 	' 	20,260 	110,485 
Can. Pac. Ry., Bankhead  	254 	30,804 	(a) 77,421 	108,225 

e 	Galt No. 3, Lethbridge 	230 ' 	89,535 	16,082 	105,617 
e 	Galt No. 6, Lethbridge 	237 	193,436 	26,450 	219,886 

Canmore Coal Co., Ltd., Canmore 	 240 	181.103 	15,844 	196,917 
Cardiff Collieries, Ltd., Cardiff 	 r 	154 	' 104,020 	5,502 	109,522 
Chinook Coal Co., Ltd., Commerce  	250 	64,870 	11,333 	76,203 : 
City of Lethbridge Coal Mine, Lethbridge 	 269 	12,204 	.... 	. ..-. .. . 	12,204 
Clover Bar Coal Co., Ltd., Clover Bar 	284 	19,776 	1,500 	21,276 
Dawson Coal Co., Ltd., (The) Edmonton 	285 	18,436 	1,150 	19,586 
Dobell Coal Co., Ltd., (The) Tofield. 	 298 	30,798 	1,910 	32,708 
Drumheller Land Co. (The) Drumheller . 	 223 	43,231 	3,348 	46,582 

, 	 296 	- 	19,419 	989 	20,403 Ellis Coal Co.. Ltd. Three Hills 	  
Federal Coals; Limited, Lethbridge 	266 	14,339 	32 	14,421 
Franco-Canadian Collieries, Lt,d., Frank 	216 	92,127 	16,596 	108,723 
Great West Coal Co., Ltd. (The) Clover Bar... 	... 	266 	71,670 	4,017 	75,687 
Hillcrest Collieries, Ltd., Hillcrest 	 219 	192,613 	10,598 	203,211 
Elumberstone Coal Co., Beverly  	279 	93,882 	9,125 	103,007 
fntemational Coal and Coke Co., Ltd., Coleman 	241 	116,518 	(t) 70,639 	187,1.87 
Jasper Park Collieries-Jasper Mine 	 234 	64,681 	3,906 	68,587 

e 	e 	Miette Mine  	... 	.... 	199 	24,701 	66 	24,767 
Lakeside Coals Limited, Wabarnun 	13,484 	50 	13,534 
McGillivray Cre-k Coal and Coke Co., Ltd.,  Coleman 	235 	205,278 	7,975 	213,253 
NI cPeak Coal Co., Ltd., Edmonton.  	267 	18,375 	1,3e0 	19,735 
Ylidland Collieries, Ltd., Midlandvale 	 190 	60,090 	• 	2,747 	62,837 
Mountain Park Coal Co., Ltd., Mountain Park 	279 	132,895 	6,269 	139,164 
NIewcastle Coal Co., Lt,d., Drumheller 	117 	28,377 	852 	29,229 
Niorth American Collieries, Ltd.:- 	 - 

Pacifie Pass Colliery, Lovettville.  	 284 	66,903 	6,142 	73,045 
Pembina Colliery, Evansburgh 	246 	74,763 	7,148 	81,911 

- Regal Colliery, Dodds 	275 	14,766 	32 	14,798 
Monarch Colliery, Drumheller.. - 	.. .  	12 mois. 	31,803 	2,651 	34,451 
Lethbridge Colliery, Coalhurst (Lippi  	219 	164,348 	16,251 	. 	180,599 

Miphant Munson Collieries, Ltd., Oliphant Mines  	294 	41,217 	575 	41,822 
3ttewell Coal Co., Clover Bar 	251 	10,600 	100 	10,700 
Premier Coal Co., Ltd., Drumheller 	1 	143 	26,898 	312 	27,210 
Regal Collieries Limited, Taber .. _ .. .. . 	.... 	. 	. 	242 	9,002 	1,632 	10,634 
Rock Springs Clal and Brick Co., Ltd., Elcan 	269 	27,133 	2,745 . 	29,879 
Rosedale Coal and Clay Products Co., Ltd., Rosedale 	289 	87,100 	36 	87,136 
Rose Deer Coal Mining Co., Ltd., Wayne__ .  	241 	75,548 	3,790 	79,333 
Round Hill Collieries, Ltd., Roundhill 	206 	19,314 	, 	400 	19,71.4 
Spicer Coal Co. Ltd., (The) Dinant 	282 	16,397 	553 	. 16,950 
Saunders Creeli Domestic and Steam Coal Co..  	12 mois. 	11,994 	344 	12,333 
Star Goal Mines, Ltd., Aerial  	235 	63,131 	1,221 	, 64,353 
Sterling Coal Co., Lt,d., Drumheller 	175 	18,703 	2,920 	21,623 
Sturgeon Consolidated Collieries, Ltd., Namao 	295 	14,821 	414 	15.235 
l'ofield Coal Co., Ltd., Tofield  	241 	32,990 	1,087 	34,077 
l'win City Coal Co., Ltd., Edmonton South 	296 	71,442 	4,976 	- 76,418 
West Canadian Collieries, Bellevue  	' 	205 	263,223 	11,412 ' 	274,635 

e 	e 	. 	Greenhill 	217 	196,527 	4,920 	• 	201,447 
Western Commercial 'Co., Ltd., Wayne 	223- 	81,765 	3,850 	85,615 
Yellowhead Coal Co., Ltd., Coalspur 	227 	30,130 '  	30,130 

	

4,141,483 	409,887 	4,551,370 
Tous les autres exploitants.... . ............. .... 	... 	... 	180,081 	4,917 	184,998 

Production totale de l'Alberta.. 	.... ... ............ 	4,321,561 	414,804 	4,736,368 

*Comprend la consommation sous les chaudières, etc., et le charbon employé par les ouvriers. 
(a) Comprend 50,704 tonnes de charbon employé pour la fabrication des briquettes. Total du charbon 

et des briquettes vendu ou employé dans les houillères, 151,528 tonnes. 
(b) Comprend le charbon employé pour la fabrication du coke, 51,905 tonnes. 

'1 
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• Production du charbon dans l'Alberta, en 1916, par houillères principales. 

(EN PETITES TONNES.) 

Consom- , 	
Jours en 	V

_ 	
en 	

,.. 
mad°n  Nom de la compagnie et adresse de la mine. 	 totales aux 

	

acti vite. 	totaltes 
	 Production

es' 	houilléres.• 	totale. 

Alberta Block Coal Co., Ltd., iirumheller 	155 	39,990 	1,095 	41,085 
The Alberta Coal Mg. Co., LteL, Cardiff  	164 	40,744 	4,000 	44,744 
Big Valley Collieries, Big Valley 	 175 ' 	11,504 	250 	11,754 
Blain & Gilliland, Banner Mine, Cardiff 	: .... .. 	254 	39,000 	3,400 	33,400 
Blue Diamond Coal Co., Ltd., Brule Mines. 	293 	56,938 	328 	. 	57,266 
Brazeau Collieries, Ltd., Nordegg... 	. .. ... ..... 	248 	274,605 	7,125 	281,730 
Bush Mine Coal Co., 13everly 	285 	. 	29,162 	470 	29,632 
Canada West Coal Co., Ltd., Taber 	194 	81,532 , 	16,562 	98,094 
Can. Pac. Ry., Bankhead 	150 	,a)  152,601 	5) 	27,667 	180,268 
Can. Pac. Ry., Galt No. 3, Lethbridge 	241 	122,004 	17,362 	139,366 
Can. Pac. Ry., Galt No. 6, Lethbridge  	 242 	236,443 	32,810 	269,253 
Canmore Coal Co., Ltd., Canmore 	295 	219,004 	19,197 	238,201 
Cardiff Collieries, Ltd., Cardiff..  	222 	124,065 	7,791 	131,856 
Chinook Coal Co.. Ltd., Commerce 	253 	68,039 	12,611 	80,650 
CloNer Bar Coal Co., Ltd., Clover Bar 	 227 	16,018 	3,030 	19,048 
The Dawson Coal Co., Ltd., Edmonton 	252 	16,252 	7,200 	23,452 
The Dobell Coal Co., Ltd., Tofield 	287 	22,007 	1,872 	23,879 
The Drumheller Land Co., Ltd., Drumheller 	214 	31,358 	. 	2,655 	34,013 
Ellis Coal Co., Ltd., Three Mills 	288 	10,727 	1,045 	11,772 
Franco-Canadian Collieries, Ltd., Frank 	261 	176,265 	16,001 	192,269 
Georgetown Collieries Canmore 	-Fm mois.) 	33,234 	2,575 	35,809 
The Great West Coal Go., Ltd., Clover Bar.  	277 	67,799 	2.676 	70,475 
Hillcrest Collieries, Ltd., ifillcrest 	 267 	240,603 	10,964 	251,567 
Humberstone Coal Co., Beverly  	306 	42,928 	4,422 	47,350 
International Coal & Coke Co., Ltd., Coleman 	293 	126,346 (c) 	85,501 	' 211,847 
Jasper Park Collieries-Pocahontas 	  

• Miette 	 / 	
277 	90,868 	4,402 	95,270 

.3IcGillivray Ck. Coal and Coke Co., Ltd., Coleman. 	257 	206,406 	7,492 	, 213,898 

. 1idland Collieries, Ltd., Drumheller.. 	 260 	50,545 	3,050 	53,595 
Mountain Park Coal Co., Ltd., Mountain Park. 	303 	134,863 	4,673 	139,536 
Newcastle Coal Co., Ltd., Drumheller.  	188 	34,350 	1,017 	35,367 
North American Collieries, Ltd. 

Pacific Pass Coll., Lovettville 	275 	61,188 	5,877 	67,065} 
Pembina 	., 	Evansburgh  	285 	64,069 	6,876 	70,945 
Lethbridge 	,. 	Coalhurst (Kipp) 	264 	205,317 	19,381 	224,698 
St.  Albert,, 	Albert 	• 	 **135 	6,556 	3,392 	9,948 

Ottewell Coal Co., Cloeer Bar  	 12,000 	75 	12,075 
Premier Coal Co., Ltd., Drumheller 	203 	_ 	30,250 	400 	30,650 
Red Deer Valley Coal Co., Ltd:, Drumheller 	230 	. 	19,350 	1,960 	21,310 
Rock Springs Coal & Brick Co., Ltd., Elcan. 	185 	17,472 	2,025 	19,497 
Rosedale Coal & Clay Products Co., Ltd., Rosedale 	221 	14,750 	466 	15,216 
Rose Deer Coal Mg. Co., Ltd., Wayne 	269 	40,000 	2,550 	42,550 
Round Hill Collieries, Ltd., Roundbill. 	 269 	27,231 	450 	27,681 
The Spicer Coal Co., Ltd., Dinant 	ç' 	295 	12,668 	600 	13,268 
Star Cool Mines, Ltd., Aerial  	237 	56,387 	1,166 	57,553 
Sterling Coal Co., Ltd., Drumheller  	244 	13,163 	2,120 	15,283 
Tofield Coal Co., Ltd., Tofield ... 	.. . .  	207 	35,937 	1,484 	37,421 
Twin City Coal Co., Ltd.,  Edmonton S  	245 	59,203 	3,357 	62,560 
West Can. Collieries, Bellevue 	228 	323,132 	14,902 	338,034 

,e` 	., 	 Greenhill 	274 	188,189 	3,978 	192,167 

	

 	3,974,062 	380,305 	4,354,367 
TOUR les autres exploitants 	 199,505 	5,182 	204,687 

Production totale de l'Alberta  	4,173,567 	385,487 	4,553,054 

'Comprend la consommation sous les chaudières, etc.. et le charbon -utilisé par les ouvriers. 
(a) Briquettes, 106,814; (b)  briquettes, 1,144; (c) pour fabrication du coke, 67,106. 
t Compagnie ayant abandonne les affaires. 
•• Maintenant abandonnée. 
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Production annuelle du charbon dans l'Alberta. 

	

Valeur 	 Valeur 
- - 	Petites 	 moyenne 	 Petites 	 moyenne 

to 	 tonne 	
Année civile 	 Valeur 	par Année civile 	 Valeur 	par 	- nnes 	 tonnes 	 tonne 

- 

8 	 8 	8 

1886 	43,220 	81,112 	1.88 	1902 	402,819 	960,601 	2.38 
1887 	74,152 	157,577 	2.13 	1903 	495,893 	1,117,541 	2.25 
1888. 	115,124 	183,354 	1.59 	! 1904.  	 661,732 	1,404,524 	2.12 
1889 	97,864 	179,640 	1.85 	1905 	 931,917 	1,993,915 	2.14 
1890 	128,753 	198,298 	1.54 	1906 	1,246,360 	2,614,762 	2.10 
1891 	174,131 	437,243 	2.51 	1907 	1,591,579 	3,836,286 	2.41 
1892 	178.970 	460,605 	- 	2.57 	1908 	1,685,661 	4,127,311 	2.45 
1893  	230,070 	, 586,260 	2.55 	1909.  	1,994,741 	4,838,109 	2.43 

.  1894 	184,940 	473,827 	2.56 	1910 	 2,894,469 	7,065,736 	2.44 
1895 	169,885 	332,526 	2.25 	1911 	1,511,036 	3,979,264 	2.63 
1896. ...... 	 .. 	 209,162 	581,832 	- 2.78 	1912. 	3,240,577 	8,113,525 	2.50 
1897  	, 242,163 	630,408 	2.60 	1913 	4,014,755 10,418,941 	2.59 
1898 	315,088 	787,720 	2.50 	1 1.914 	3,683,015 	9,350,392 	2.64 
1899 	309,600 	774,000 	2.50 	11915. 	3,360,818 	8,283,079 	2.46 
1900 	311,450 	778,625 	.., 2.50 	1916 	4,559,054 	11,386,577 	2.50 
1901 	340,275 	850,687 	2.50 	1917 	4,736,368 14,153,685 	2.99 

Total 	 40,135,141101,187,962 

Colombie britannique. 

Il a été produit dans la Colombie biitannique, en 1917, 2,433,888 tonnes de charbon 
contre . 2,584,061 tonnes en 1916, soit une diminution de 150,173 tonnes ou 5.9 pour 
cent. 

De la production totale de 1917, 1,933,94-4 tonnes furent signalées comme vendues, 
comprenant: 1,046,020 tonnes pour consommation au Canada, 845,128. tonnes pour 
exportationa aux Etats-Unis, et, 42,796 pour exportation dans d'autres pays; 499,944 
tonnes furent employées par les producteurs, dont 278,590 pour la fabrication, du 
coke et 221,354 tonnes pour l'exploitation des houillères et par les ouvriers. La pro-
ductiOn et la distribution des houillères de l'île de Vancouver, du district de Crowsnest 
et de l'intérieur à Nicola et Princeton, sont indiquées .  dans les tableaux suivants.' 
• Les trois plus forts producteurs de la province ont été la Crowsnest Pass Cool 
Company, avec une production de 504,162 tonnes; la Canadian Collieries (Dunsmuir), 
Ltd, avec 690,111 tonnes; et la Western Fuel Company, avec 714,533 tonnes. Ces trois 
compagnies ont fourni le 78.5 pour cent de la production totale de la province. 

Production du charbon par district en Colombie britannique, 1917. 

(EN PETITES TONNES.) 

Tis 	
Nicola 	Crowsnest 

Charbon 	 et 	et Koote- 	Total Vancouver Princeton 	nay-Est 

Vendu pour consommation au Canada. 	824,437 	139,142 	82,441 	1,046,020 
Vendu pour expm•tation aux Etats-Unis..... 	576,708 	15,471 	252,949 	845,128 
Vendu pour exportation aux autres pays.- 	42,796  	42,796 

Ventes totales 	 1,443,941 	154,613 	335,390 	1,933,944 
Employé à fabriquer le coke ou la brique ... 	 60,801  	 217,786 	• 278,190 
Employé par houillères, etc 	143,456 	13,118 	64,780 	221,354 

Production 	 1,648,201 	167,731 	617,956 	2,433,888 

Pour cens 	 67 • 7 	 6.9 	' 	25.4 
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Production du charbon par district en Colombie britannique, 1916. 
(EN PETITES TONNES.) 

	

, ll 	Nicola 	Crowsnest 
Charbon ' 	 e 	 et 	et Koote- 	Total 

	

Vancouver 	Princeton 	nay-Est 

Vendu pour consommation au Caziada 	, 770,869 	103,535 	84,357 	958,761 
Vendu pour exportation aux Etats-Unis 	498,672 	6,366 	433,387 	938,425 
Vendu pour exportation aux autres pays 	6,906  	 6,906 

Ventes totales 	 ... .. . ...... .. 	1,276,417 	109,901 	•517,744 	1,904,092 
Employé à fabriquer le coke ou la brique.... 	55,436 	400 	394,230 	450,066 
Employé par houillères, etc. 	141,087 	12,602 	76,214 	229,903 

- 
Production  	1,472,970 	122,903 	988,188 	2,584,061 

- 



Réserves Vendu. Employé. 

Au 
Canada. 

11,448 
184,919 
73,509 
55,083 

153,002 
251,022 

77,601 
17,853 
10,690 
33,214 
38,537 
88,372 
14,167 
7,828 

28,775 

1,046,020 

Aux 
Etats-
Unis. 

33,225 
263,489 
71,832 

201 
61,097 
86,988 
48,959 
10,917 
24,406 - 

 161,797 
66,746 

15,471 

845,128 

Total. 

44,673 
448,408 
145,341 
55,284 

226,651 
368,254 
126,560 
28,770 
35,096 

195,011 
105,283 
88,372 
14,167 
7,828 

44,246 

1,933,944 

Pour 
fabriquer 
le coke. 

1,120 
59,684 

89,718 
128,068 

278,590 

709 
59,302 
16,100 
9,305 

21,103. 
13,209 
22,793 

845 
17,601 
39,268 
7,911 
5,289 

793 
701 

6,335 

221,354 

45,382 
507,710 
161,441 
64,589 

248,874 
441,237 
149,353 
29,615 

142,415 
362,347 
113,194 
93,661 
14,960 
8,529 

50,581 

2,433,888 

Pertte 
au lavage, 

etc. 

..... 

5,544 
75,731 

128,900 
19,372 

448 
1,738 

231,733 

Ren-
dement. 

51,583 
503,630 	' 
159,824 
66,821 

324,118 
568,912 
168,613 
29,615 

142,415 at 
$62,388 
113,194 
93,474 
14,960 
8,764 

52,558 

2,660,834 

Harwood 	  
1. Mine N° 1 	  

Réserve 	 
2. East Wellington N° 1 	 
3. Mine Wellington Extension, Mines 

Ladysmith-Cornox, Cumberland. . 	 
4. Mines South Wellington 	  
5. Grant 	  
6. Michel 	  

Coal Creek 	  
•  7. Corbin 

8. MiddlesborO 	  
9. Merritt 	  

10. Inland 	 
11. Princeton 	 

Houillères. 
Aux 

autres 
pays. 

Début 
de 

l'andée. 

20,160 

Fin 
de 

l'année. 

15,373 

252 

140-  

Production. Pour les 
chaudières 

des 
houillères. 

12,552 
30,244 

42,796 

5,237 
3,228 
3,312 
1,484 

,3,975 
1,151 

35 
30 

327 

213 
13 

6,201 
1,157 
1,611 

997 
2,750 
1,039 

\
71 

Production du charbon par houillère en Colombie britannique en 1917. 
, 	 . 

(EN PETITES TONNES.) 

1. Western Fuel Company. 
2. British Columbia Coal Mining Co. 
3. Canadian Coltieries (Dunsmuir), Ltd. 
4. Pacifie Coast Coal Mines, Ltd.  

5. Nanoose Co lieries, Ltd. 
6. Crow's Nest Pass Coal Co., Ltd. 
7. Corbin Coal and Coke Co., Ltd 
8. Middlesboro Collieries, Ltd.  

9. Merritt Collieries, Ltd. (formerly Diamond Vale). 
10. Inland Coa and Coke Co.

' 
 Ltd. 

11. Princeton Coal and Land Co., Ltd. 



Production du charbon par houillère en Colombie britannique en 1916. 
(EN PETITES TONNES.) 

• 	 . 
• 

Vendu. • 	 Employé. 	 Réserves. 	• . 	 . 
Perte Rende- 

	

: - Houillères. Peur les 	Production. 	au 	 ment. • lavage, Aux 	Aux 	 Pour 	 Début Au 	 chan- 	 -etc. 	Début 	de Etats- 	autres 	Total. 	fabriquer Canada. 	 dières des 	 l'année. • Unis, 	pays. 	 le coke* 	houillères. 	 l'année. 

1. Mine te 1 	208,238 	265,676 	6,714 	480,628  	50,120 	530,748 	.. ...... 	12,043 	5,237 	523,942 
Réserve  	25,241 	45,211 	192 	70,644  	21,170 	94,814  	820 	3,228 	97,222 

2. East-Wellington n° 1 	74,9S5 	1,048  	76,033 	 ' 	8,804 	84,837 	5,531 	3,023 	512 	87,857 
3. Mines 	Wellington 	Extension, 	Mines 	147,907 	68,489  	215,896  	20,805 	236,701 	60,256 	10,429 	1,259 	287,787 

Ladysmith-Comox Mines, Cumberland. 	240,942 	71,927  	312,4369 	55;436 	11,106 	379,411 	126,836 	7,325 	3,975 	502,897 
4. Mines South Wellington 	74,056 	46,321  	120,377 	. 	.... 	26,082 	146,459 	26,029 	2,153 	1,151 	171,986 
5. Michel 	15,223 	60,918  	76,141 	176,216 	21,073 	273,430  	52 	35 	273,413 

Coal Creek. 	62,992 	306,593 	 369,535 	218,014 	49,857 	637,456  	59 	30 	637,427 
6. Corbin  	6,142 	65,876   • 	72,018  	5,234 	77,302  	 77,302 
7. Middlesboro 	50,232  	 50,252  	5,229 	55,461 	.... . .-. 	303 	327 	55,485 
8. Inland 	33,437  	. 	 33,937 	400 	2,457 	36,294 	1,100 	280 	190 	37,304 
9. Princeton.  	19,768 	6,366  	26,134 	.... 	... 	4,676 	30,810 	2,201 	34 	16 	32,993 

10. Divers. 	98  	 98  	240 	338 	... 	 338 

	

958,761 	938,425 	6,906 	1,904,092 	450,066 	229,903 	2,584,061 	221,953 	36,521 	15,960 	2,785,453 

1. Western Fuel Company. 
2. Vancouver-Nanaimo Coal Mining Co. 
3. Canadian Collitries (Dunsmnir), Ltd. 
4. Paci fic Coast Coal Mines, Lti..  

5. Crow's Nest Pass Coal Co., Ltd. 
6. Corbin Coal and Coke Co., Ltd. 
7. Middlesboro Collieries, Ltd.  

8. Inland Coal and Coke Co., Ltd. 
9. Princeton Coal and Land Co., Ltd. 

10. Pacifie Coast Colliery of B.C. 
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À 1 

Production annuelle du charbon en Colombie britannique. 

, - 	1 	Ccmsonn. 	pour 	p 	 • 

	

Rendement. 	mation au 	Vendu 	 Production* . pays. 	exportation. 	. 	 Prix 

	

Année civile.  	 par grosse 	Iraient% 	. • 

	

Petites 	tonne. 

	

Grosses tonnes. 	• 	 tannes. 

$' 	c. 	S - 

1836 à 1872..... 	480,785  	538,480 	4 00 	1,923,140 
1874 	 81,547 	25,023 	56,038 	81,061 	90,788 	3 00 	243,183 
1875 	 110,145 	31,252 	66,392 	97,644 	109,361 	3 00 	. 292,932 
1876 	139,192 	17,856 	t122,329 	140,185 	157,007 	3 00 	420,555 
1877 	154,052 	24,311 	115,381 	139,692 	156,455 	3 00 	419,076 
1878 	' 	 170,846 	26,166 	164,682 	190,848 	213,750 	3 00 	572,544 
1879 	241,301 	40,294 	192,096 	232,390 	260,277 	3 00 	697,170 
1880 	 267,595 	46,513 	225,849 	272,362 	305,045 	3 00 	817,686 

1881 	...... 	228,357 	40,191 	189,323 	229,514 	257,056 	3 00 	' 688,542 
1882 .. : 	. .. .. 	282,139 	56,161 	232,411 	288,572 	323,201 	3 00 	865,716 
1883. 	 213,299 	64,786 	.1 149,567 	214,353 	240,075 	-300 	643,059 
1884 	394,070 	87,388 	306,478 	393,866 	441,130 	3 00 	1,181,598 
1885. 	 365,596 	95,227 	237,797 	' 333,024 	372,987 	3 00 	999,072 
1886 	 .  	326,636 	85,987 	249,205 	335,192 	375,415 	3 00 	1,005,576 
1887 	413,360 	99,216 	334,839 	434,055 	486,142 	3 00 	1,302,165 
1888 	-489,301 	115,953 	365,714 	481,667 	539,467 	3 00 	1,445,041 
1889 	 579,830 	124,574 	- 443,675 	. 568,219 	636,439 	3 00 	1,704,747 
1890 	 678,140 	177,075 	508,270 	685,345 	767,586 	3 00 	2,056,035 

1891 	1,029,097 	202,697 	806,479 	1,009,176 	1,130,277 	3 00 	3,027,528 
1892 	826,335 	196,223 	640,579 	836,802 	937,218 	- 	3 00 	2,510,406 
1893.. ..  	978,291 	207,851 	768,917 	976,768 	1,093,980 	3 00 	2,930,304 
1894 ..... .... 	1,012,953 	165,776 	827,642 	993,418 	1,112,628 	3 00 	2,980,254 
1895 ....,...  	939,654 	188,349 	756,334 	944,683 	1,058,045 	• 	3 00 	2,831,019 
1896.... ....... 	894,882 	261,984 	634,238 	896,222 	1,003,769 	3 00 	2,688,666 
1897 	802,296 	290,310 	619,860 	910,170 	1,019,390 	3 00 	2,730,510 
1898 	1,136,485 	375,423 	752,863 	1,128,286 	1,263,680 	3 00 	3,384,858 
1899 	1,306,324 	526,058 	751,711 	1,277,769 	1,431,101 	3 00 	3,833,307 
1900  	1,590,178 	685,667 	914,184 	1,599,851 	1,791,833 	3 00 	4,799,553 

1901' 	1,691,557 	799,666 	914,163 	1,713,829 	' 1,919,488 	3 oe 	5,141,487 
1902 	1,641,626 	837,871 	776,809 	1,614,680 	1,808,441 	3 00 	4,814,040 
1903 ....... .  	1,450,663 	947,499 	549,449 	1,496,948 	1,676,581 	3 00 	4,490,844 
1901. 	1,685,698 	1,129,465 	. 533,593 	1,663,058 	1,862,625 	3 00 	4,989,174 
1905 	1,736,696 	1,089,667 	647,343 	1,737,010 	1,945,452 	3 00 	5,211,030 
1906 	1,899,076 	1,236,476 	679,829 	1,916,305 	2,146,262 	3 00 	5,748,915 
1907 	 ‘ 	2,219,602 	1,438,402 	. 673,111 	2,111,516 	2,364,898 	350 	7,390,306 
1908  	2,111,931 	1,486,511 	597,157 	2,083,668 	2,333,708 	350 	7,292,838 
1909  	2,388,196 	1,585,232 	741,667 	2,326,899 	2,606,127 	3 50 	8,144,147 
1910 	3,152,207 	1,798,873 	1,175,007 	2,973,880 	• 3,330,745 	3 50 	10,408 680 

1911 ..... . .  	2,304,794 	1,657,422 	612,696 	2,270,118 	2,542,532 	3 50 	7,945,413 
1912,... ...... 	2,857,345 	1,898,213 	966,963 	2,865,176 	3,208,997 	3 50 	10,028,116 
1913. ....  	2,587,357 	1,799,643 	623,946 	2,423,589 	2,714,420 	3 50 	8,482,562 
1911 	2,182,164 	1,397,036 	602,785 	1,999,821 	2,239,799 	3 50 	6,999,374 
1915 	1,962,817 	1,191,219 	653,078 	1,844,297 	2,065,613 	3 50 	6,455,041 
1916 	• 	2,487,012 	1,463,152 	814,045 	2,307,197 	2,584,061 	3 50 	8,075,190 
1917 	2,375,745 	1,380,325 	792,789 	2,173,114 	2,433,888 	379 	8,235,716 

Total 	51,693,052 	57,896,219  	168,879,405 

* Cette production se trciuve en additionnant la • Consommaeon au pays" et le "charbon vendu 
pour exportation". 

t 52,935 tonnes de C3 chiffre ont été exp >nées comme ventes, sans division en "Consommation an Par 
et le :charbon vendu pour exportation". 

- 	• a_ 1 
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Yukon. 

La production du charbon dans le Yukon, en 1917, fut rapportée comme étant de 
4,872 tonnes, et fut, tout entière le produit de la mine Tantalus, de la Live Fingers 
Coal Company, près de Whitehorse. 

La houillère de la Northern Light, Power and Goal Company, à Coal Creek, n'a 
pas été exploitée pendant les deux dernières années etle matériel de la mine a été, dit-
on, démonté et enlevé. 

Production annuelle du charbon dans le territoire du Yukon. 

. 	
. 

	

Petites 	 Moyenne . . Année civile. 	 'Valeur. 	Moyenne 	Année 	Petites 	'Valeur 	Moyenne  

	

tonnes, 	 par tonne 	 ' 	tonnes-. 	' 	par tonne 

S 	$ 	c. 	 $ 	$ 	c. 

1901... ....... . 	*5,864 	86,230 	14 70 	1910 	16,185 	110,925 	6 85 
1902 	4,910 	37,280 	7 59 	1911 	2,840 	12,780 	4 50 
1903 	1,849 	29,584 	16 00 	1912 	9,245 	44,958 	4 86 
1904   	- 	1913 	19,722 	95,945 	486 
1905 	7,000 	21,000 	3 00 	1914 	13,443 	53,760 	4 00' 
1906 	7,000 	28,000 	4 00 	1915 	9,724 	38,896 	4 00 
1907 	15,000 	60,000 	4 00 	1916 	3,300 	13,200 	4 00 
1908 	3,847 	21,158 	5 50 	1917 	- 	4,872 	29,232 	f6 00 
1909. 	 7,364 	49,502 	6 72 

	

Total 	132,165 	732,450 

* Une partie de cette production a été extraite en 1900. 

f Valeur non tapport,ee, mais estimée. 



Province 

Nouvelle-Ecosse.. 
Ontario 	 
Alberta 	 
Colombie britan 	 

Total... .. 

Charbon 
consommé 
dans les 

fours. 

1,046,279 
* 549,885 

51,905 
280,854 

1,928,923 

Rendement 
en coke. 

645,069 
375,014 
31,196 

180,586 

1,231,865 

En magasin. 

ler janv. 31 déc. 

1,114 
16,458 

959 
4,122 

22,653 

' Coke 
vendu ou 
utilisé. . 

643,757 
389,048 
31,649 

181,408 

1,245,862 

% de la 
production. 

totale. 

5167 
3123 
254 

1456 

10000 

Valeur 
du coke 

vendu ou 

$ 3,218,785 
- 2,155,326 

181,982 
1,106,488 

$ 6,662,581 

1,597 
2.424 

506 
3,300 

7,827 

Province. 

Nouvelle-Ecosse.. 
Ontario 	 
Alberta 	 
Colombie britan 	 

Total . . 	 

Charbon 
consommé 
dans les 
fours. 

985,063 
" 633,076 

67,106 
449,666 

2,134,911 

Rendement 
en coke. 

653,836 
452,502 

42,548 
299,896 

1,448,782 

En magasin. 

ler janv. 	31 déc. 

1,711 
33,913 

361 
2,949 

38,934 

Coke 
vendu ou 
utilisé. 

654,433 
472,507 
41,950 

300,851 

1,469,741 

% de la 
production 

totale 

44'53 
- 3215 

285 
20'47 

10000 

Valeur 
du coke 
vendu ou 
utilisé. 

$ 2,617,732 
2,008,155 

167,800 
1,255,725 

$ 6,049,412 

1,114 
13,908 

959 
1,994 

17,975 
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COKE. 

Les statistiques suivantes ne comprennent que la production du coke des fours à 
sous-produits et des usines à fours à coke en ruche, et ne comprennent pas le coke des 
cornues récupéré par les compagnies du gaz. • 

On emploie le charbon indigène et le charbon importé pour la fabrication du coke, 
dans les fours à coke du Canada. 

En 1917, 1,379,038 tonnes de charbon indigène, et 549,885 tonnes de charbon im-
porté furent brûlées dans des fours à coke, qui donnèrent un rendement de 1,231,865 
tonnes de coke, soit une moyenne de 0.639 tonnes de coke par tonne de charbon brûlé. 
Le coke des fours à sous-produits comprit 74 pour cent du total. 

En 1916, 1,501,835 tonnes de charbon indigène et 633,076 tonnes de charbon im-
porté ont été calcinée dans des fours à coke qui donnèrent un rendement de 1,448,782 
tonnes de coke, ce qui fait une moyenne de 0.679 tonne de coke par tonne de houille. 
Le coke provenant des fours à sous-produits atteignit 69 pour cent du total. 

La quantité de coke vendu ou utilisé par ses fabricants, en 1917, a été de 245,862 
tonnes contre 469,741 tonnes en 1916, 'Constituant ainsi une diminution de 223,879 ton- 
nes ou plus du 15 pour cent. 

En plus du nombre de tonnes vendues ou utilisées par les fabricants, il a été im-
porté, en 1917, 970,106 tonnes de coke, tandis qu'il n'en a été exporté que 23,595 tonnes. 
La consommation du coke au Canada, en 19[7; a été, par conséquent, de 2,192,373 tonnes, 
ce qui dépasse de 14,055 tonnes la consommation de 1916. La consommation du coke 
de four durant les années récentes a été comme suit: 1,285,228 tonnes en 1908; 1,449,369 
tonnes en 109; 1,581,832 tonnes en 1910; 1,677,188 tonnes en 1911; 1,981,832 tonnes« 

 en 1912; 2,187,170 tonnes en 1913; 1,509,068 tonnes en 1914, et 1,772,461 tonnes en 1915. 

Production du coke, 1917. 
- 

(En petites tonnes.) 

Production du coke, 1916. 
(En petites tonnes.) 

(a) Tout en charbon importé. 

(a) Tout en charbon importé. 
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Distribution de la production d ' 	1917. 
(En petites tonnes.) 

	

Ontario. 	Alberta. 	C°1°mbie 	Total. ' 	NPlivelle" 	 b 	ique. 

	

Ecosse. 	 ritann 	 , 
r 

Fendu au Canada. 	. 	... .. ..... 	. 	1,723  	' 	31,617 	167,040 	200,380 
Fendu pour exportation  . 	 32 	14,237 	14,269 

f Ventes totales 	1,723  	31,619 	181,277 	214,649 
Employé par producteurs en hauts four- 

	

neaux ou autrement 	642,034 	e$9,018  	131 	1,031,213 

Total vendu ou utilisé 	643,757 	389,018 	31,649 	181,108 	1,245,862 

çombre de fours en activité le 31 déc..... 	723 	102 	102 	730 	1,657 
S'ombre de fours chômant le 31 déc.... 	83 	 s 	114 	670 	875 

Production annuelle du coke. 

	

Valeur 	 Valeur 
Année civile: 	Petites

es. 	 nn 	 Petites 

	

Valeur. ' moy.par 	Aée civile. 	 Valeur. 	moy.par tonn 	 tonnes. 

	

tonne. 	 , 	tonne. 

1886 	3.5,,396 	$ 101,940 	$ 2 88 	1902 	502,043 	$1,519,185 	$ 3 03 
E887 	40,428 	135,951 	3 36 	1903 	561,318 	1,734.404 	3 09 
1888.  	45,373 	134,181 	2 96 	1904 	554,083 	2,032,048 	3 66 
1889 	54,539 	155,043 	2 84 	1905 	700,488 	2,436,211 	3 48 
1890 	56,450 	166,298 	2 95 	1906.  	782,055 	2,863,503 	3 66 
1891 	57,084 	175,592 	3 08 	1907 	842,003 	3,583,468 	- 	4 26 
1892 	56,135 	160,249 	2 83 	190e 	858,257 	3,449,361 	4 02 
1893 	61,078 	161,790 	2 65 	1909 	862,011 	3,484,393 	4 04 
1894 	58,044 	148,551 	2 56 	1910 ...... ... . 	902,715 	3,462,872 	3 84 
1895.: 	53,356 	143,047 	2 68 	1911 	935,651 	-3,630,410 	3 88 
1896. 	49,619 	110,257 	2 22 	1912. ....  	1,411,229 	5,164,331 	3 66 
1897 	60,686 	176,457 	2 91 	1913 ..... 	.... 	1,530,499 	5,919,596 	3 87 
1898 	87,600 	286,000 	3 26 	1914 	1,022,860 	3,658,514 	3 55 
1899 	100,820 	- 350,022 	3 47 	1915 	1,170,473 	4,258,580 	3 64 
1900 	157,134 	649,140 	4 13 	1916 	1,469,741 	6,049,412 	4 12 
1901 	365,531 	1,228,225 	3 36 	1917 	1,245,862 	6,662,581 	5 3.5 



Année civile. 

1897 	  

1899 	  
1900 ..... ....• 
1901 	 

1903 	 
1904 	 
1905  " 	 
1906 	  
1907 	 

; 

Exportations annuelles du coke. 

Petites 
tonnes. Année civile. Petites 

tonnes. , Valeur. Année civile. Valeur. 

1897.... ., 	.......... 
1898 	 
1899 	  

........... 
1901 	  
1902 	  
1903 	  
1904. 
1905 	 
1906 	  

'1907 	  

2,987 
3,774 
5,557 

41,529 
57,505 
62,568 
32,608 

102,463 
116,071 
37,003 
70,617 

6,078 
8,394 

18,726 
131,278 
176,990 
180,920 
135,957 
345,031 
509,908 
168,571 
320,357 

1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  
1912 	.  
1913 	.., 	 
1914.. ........ 
1915 	  
1916 	  
1917 	  

248,759 
329,051 
250,715 
29,823 

252,7632 
308,410 
206,117 
160,053 
221,334 
137,318 

58,708 
74,067 
57,971 
9,852 

57,744 
68,235 
67,838 
35,869 
48,539 
23,595 

i; 

Importations annuelles de coke de four. 
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Production annuelle du coke par province. 

1912 	  
1913 	 
1914 	 
1915 	 
1916 	 
1917 	  

1909 	  
1910 	  

Colombie Nouvelle-Écosse. 	Ontario. 	 Alberta.. 	. britanniqUe. 

--- 	 , 

Petites 	 Petites 	 Petites Valeur. 	 . 	Valeur,  tonnes. 	 tonnes. 	" 	tonnes. 	Valeur' 	
p

oen
t
niteess. 	Valeur. 

-$ 	 $ 	 8 	 8 

41,532 	90,950  	 19,154 	85,507 
218,400 	111,011  	 39,200 	175,000 
62,459 	178,767 	' 	 38,361 	171,255 
61,767 	223,395  	 95,367 	425,745 

222,694 	590,580  	 142,837 	637,665 
363,330 	899,930 	 138,713 	619,255 
371,745 	888,094  	 189,753 	846,310 
275,927 	808,022 	• 	 20,984 	78,936 	257,172 1,148,090 
386,366 1,054,71i 	 44,866 	179,464 	269,256 1,202,035 

- 476,364 1,540,976  	69,486 	268,042 	236,205 1,054,485 
521,110 	1,688,070 	..„ r 	 ... .... 	 ... 	 76,321 	297,595 	211,572 	1,049,432 
505,929 1,658,151 	 « 	75,645 	309,019 	276,683 	1,482,191 ,  
492,992 	1,608,092 ..... 	.... .... 	..... 	87,233 	366,734 	281,786 	1,509,567 
508,058  1,655,775 	24,685 	148,110 	121,578 	486,312 	248,394 1,172,675 
557,554 1,814,977 	259,554 	1,318,303 	36,216 	' 146,251 	82,327 	350,879 
625,918 1,840,129 	379,834 	1,709,343 	105,684 	424,027 	299,773 1,190,832 
722,038 2,352,153 	419,287 1,991,613 	67,403 	269,612 	321,771 	1,306,218 
343,289.1,118,614 	386,314 1,352,099 	22,059 	116,236 	265,198 	1,071,565 
585,873 1,905,766 	285,251 	1,141,001 	23,826 	95,304 	275,523 	1,116,562 
654,433 2,617,732 	472,507 2,008,155 	41,950 	167,800 	300,851 	1,255,750 
.643,757 3,218,785 	389,048 2,155,326 	31,649 	181,982 	181,408 1,106 488 

.- 
- 

	

Petites 	 Petites 
Année civile. 	 Valeur. 	Annéecivile; 	 Valeur.

tonnes. 	 tonnes. 

$ 	 8 - 

1907 	624,649 	2,206,084 	1913 	 723,906 	2,180,830 
1908 	426,971 	1,135,125 	1914 	553,046 	1,585,259 
1909 	661,425 	1,508,627 	1915t 	637,857 	1,608,464 
1910 	737,088 	1,908,725 	1916  	757,116 	2,229,078 
1911.  	751,389 	1,843,248 	1917 	970,106 	6,517,260 
1912 	628,174 	1,702,856 	 . 

t Franc de droits. 
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bans la Nouvelle-Ecosse, on faisait du coke à Sydney et Sydney Mines, les anciens 
fours de Westville n'étant plus en activité. 

Dans l'Ontario, la production venait de la fabrique de l'Algoma Steel Corporation 
au Sault Sainte-Marie. 

Dans l'Alberta, les établissements de Lille et de Passburg chômaient tandis qu'à 
Coleman, l'usine fonctionnait la plus grande partie de l'année. 

En Colombie britannique, le coke se faisait par la Crows Nest Pass Coal Company 
à Fernie et Michel, et par la Canadian Collieries (Dunsmuir) Limited, à Union-Bay. 

La production du coke des provinces de l'Est est employée presque entièrement par 
les industries du fer et de l'acier, tandis que celle des provinces de l'Ouest sert principa-
lement aux hauts fourneaux à cuivre et à plomb, et trouve un marehé aux Etats-Unis 
aussi bien qu'au Canada. 

Sons-produits des fours à coke. 

Les usines des fours à coke de la Dominion Iron and Steel Company à Sydney, et 
l'Algotna Steel Corporation à Sault Sainte-Marie, sont des usines à sous-produits, et la 
récupération des sous-produits obtenus avec ces fours, en 1917, comprenaient 8,277,078 
gallons de goudron; 9,941 tonnes de sulfate d'ammoniaque, en même temps que d'impor-
tantes quantités de benzol, de toluol, et de naphte et naphtaline dissolvantes. 

Production annuelle des sous -produits de fours à coke. 

• 

	

Sulfaté-- 	 Sulfate 

	

Goudron. 	d'arnnno- 	 Goudron. 	d'arnrno- 
Année. 	 ilium. 	 Année. 	 niurn. 

- 

	

Gallons. 	Pet. tonnes. 	 Gallons. 	Pet. tonnes. 

1901. 	2,662,612 	1,614 	1910 	3,963,591 	3 491 
1902. 	 4,094,135 	2,393 	1911 	6,464,155 	7,124 
1903 ...... 	.'.... 	.... 	.... 	3,281,249 	3,207 	1912 	_ 	_8,428,896 	11,289 
1904 	1,649,197 	1,773 	1913   	8,371,600 	10,608 
1905.  	3,407,784 	2,500 	1914 	5,714,172 	8,572 
1906 	\   	 3,725,723 	2,364 	1915 	7,365,931 	10,448 
1907 	• 4,424,615 	1,738 	1916 	9,012,202 	11,010 
1908.  	4,450,166 	3,342 	1917 	8,277,078 	9,911 
1909.  	4,016,824 	3,416 

Les importations de sulfate d'ammonium, en 1917, sont indiquées comme formant 
566,969 livres évaluées à $26,062 contre des importations, en 1916, de 293,096 livres éva-
luées à $9,672 et contre 503,158 livres en 1915, évaluées à $14637, et de 763,597 livres en 
1914 évaluées à $21,335. 

Les exportations de sulfate d'ammonium, pendant les neuf mois finissant le 31 dé-
cembre 1917, furent de 8,047 tonnes, évaluées à $693,377. 

Les exportations des années précédentes ne furent pas relevées séparément. 



' 

Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Moyenne. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Moyenne. 

$ 	$ 	c. 	 • 	 $ 	$ 	c. 
1890. 	700 	3,500 	5 00 	1904 	11,083 , 	22,166 	2 00 
1891 	685 	3,425 	5 00 	1905 	11,700 	23,400 	2 00 
1892 	175 	525 	3 00 	1906 	16,1948 	40,890 	2 41 
1893 	575 	4,525 	7 87 	1907 	12,084 	29,819 	2 37 
1894 	Néant. 	Néant.  	1908 	- 7,877 	21,099 	2 68 
1895 	 *2,545  	1909 	12,783 	40,383 	3 16 
1896 	972 	*2,583 	2 66 	1910 	15,809 	47,667 	3 02 
1897 	1,400 	3,290 	2 35 	1911 	17,723 	51,939 	2 93 
1898 	2,500 	6,250 	2 SO 	1912 	13,733 	30,916 	. 2 25 
1899.  	3,000 	6,000 	2 00 	1913 	- 16,790 	60,795 	3 62 r 
1900 	318 	1,112 	3 50 	1914 	18,060 	70,824 	3 92 
1901 	5,350 	10,700 	2 00 	1915 	14,559 	57,801 	3 97 
1902 	7,576 	15,152 	200 	1916 	19,488 	71,407 	366 
1903 	13,928 	18,966 	,1 36 	1917 	19,462 	89,826 	4 62 

, 

*Exportations. 

Exportations de feldspath. 

, 

Année civile. 	Times. 	.Videur. 	Moyenne. 	Année civile. 	Tonnes. 	Videur. 	Moyenne. 

$ 	$ 	c. 	. 	 $ 	$ 	c. 

1908 	9,524 	34,045 	3 57 	1913 	15,966 	62,767 , 	3 93 
1909 	10,834 	35,234 	3 25 	1914 	18,072 	74,100 	4 10 
1910 	15,601 	47,962 	3 07 	1915 	.. 
1911 	16,150 	56,085 	3 47 	1916 	  
1912 	12,779 	44,114 	3 45 	1917 	ss 
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FELDSPATH. 

Les expéditions de feldspath en 1917 ont été de 19,462 tonnes valant $89,826, soit 
une moyenne de $4.62 par tonne, contre 19,488 tonnes, en 1916 valant $71,407 soit uns 
moyenne de $3.66 par' tonne. 

Presque tout le feldspath expédié des mines canadiennes est acheté par les fabri-
quants de poteries aux Etats-Unis. La production provient principalement des comtés 
de Frontenac et de Lanark, dans Ontario, et des comtés d'Ottawa ét de Labelle dans 
Québec. 

Les exportations de feldspath durant les quatre dernières années n'ont pas été con-
signées séparément. 	 • 

Production de feldspath. 

" Non conSignés séparément. 
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SPATHYLITOR. 

Le spathfluor est un autre minéral dont la production au Canada a été stimulée par 
une forte demande et par son prix élevé. . 

Le total des expéditions en 1917 fut de - 4,249 tonnes "d'une valeur de $68,756, soit 
une moyenne de $16.08 par tonne, contre 1,284 tonnes en 1916, valant $10,238, soit une 
moyenne de $7.97 par tonne; toute cette production provient des gisements aux envi-
rons de Madoc, dans les townships de Huntingdon et Madoc, comté de Hastings 
(Ontario). 

Ces gisements de spathfluor étaient connus depuis longtemps, mais il ne s'était 
pas encore fait de tentatives sérieuses d'exploitation. Les expéditions consignées dans 
les années précédentes furent comme suit: 1905, 12 tonnes; 1910, 2 tonnes valant $15; 
1911, 34 tonnes, valant $238; 1912, 40 tonnes valant $240. Il ne s'est pas fait d'expé-
ditipns entre 1913 et 1915 inclusivement. 

La majeure partie de la production canadienne a été vendue pour l'usage des 
fours à acier et des fonderies de métaux. Les aciéries seules en utilisent actuellement 
de 13,000 à 15,000 tonnes par année. De fortes quantités ont été importées annuelle-
ment pour cet usage mais il n'en est pas fait mention séparément dans les rapports 
des Douanes. Le spathfluor est aussi employé dans la fabrication de l'électrolyte, de 
l'acide hydro-fluosilicique dont on se sert pour l'affinage électrolytique du plomb. 

La Consolidated Mining and Smelting Company of Canada a établi à Trail une 
installation destinée à fabriquer cet acide pour les besoins de ses opérations métallur-
giques et cette même compagnie exploite aussi actuellement un gisement de spathfluor 
dans la région de Kettle River de la Colombie britannique dont elle espère tirer toute 
la matière dont elle a besoin. • 

Importations d'acide hydroflnosilicine. 

- 

Année civile. 	Livres. 	Valeur. 	Année eNile. 	- 	Livres. 	Valeur. 

$$ 
1910  	187,785 	10,813 	1914 	' 	 1,384,087 	41,576 
1911  	223,706 	9,173 	1915 	1,117,874 	36,085 
1912 	302,918 	24,891 	1916 	896,426 	28,611 
1913 	1,182,293 	46,517 	1917 	320 	97 

64724-12 
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GRAPHITE. 

Le total des expéditions de graphite provenant des gisements canadiens a été, en 
1917, de 3,714 tonnes valant $402,892, soit une moyenne de $100.48 par tonne. Au 
point de vue de la valeur c'est la plus forte production obtenue au Canada bien que le 
tonnage ait été faiblement dépassé par les expéditions de 1916. 

Production annuelle du graphite. 

' 
Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

$S 	 $ 4 
1886 	500 	4,000 	1897 	436 	16,240 	1908 	2511 	5,565 
1887 	300 	2,400 	1898   	13,698 	1909 	861 	47,800 
1888 	1 	1,200 	1899 	1,130 	24,179 	1910 	' 	1,392 	74,087 
1889 	242 	3,160 	1900 	1,922 	31,010 	1911 	1,269 	69,576 
1890 	175 	5,200 	1901 	2,210 	38,780 	1912 	2,060 	117,122 
1891 	260 	1,560 	1902 	1,095 	28,300 	1913 	2,162 	90,282 
1892 	167 	3,763 	1903 	728 	23,745 	1914 	1,617 	107,203 
1893 	Néant 	Néant 	1904 	452 	11,760 	1915 	2,635 	124,223 
1894* 	3 	223 	1905 	541 	16,735 	1916 	3,955 	325,362 
1895 	220 	6,150 	.1906 	387 	18,300 	1917 	3,714 	402,892 
1896 	139 	9,455 	1907 	579 	16,000 

*Exportations. 

En 1917, il a été obtenue une production de deux gisements dans Ontario et de 
deux gisements dans Québec à laquelle il faut ajouter un petit chargement de plom-
bagine à creusets qui fut extrait par la compagnie de la Baie d'Hudson au voisinage 
de Lake Harbour sur l'île de Baffin. 

Les expéditions, par province, furent: pour Ontario, de 3,173 tonnes valant 
$296,587, et pour Québec (comprenant le petit chargement de l'île de Baffin), 541 

 tonnes valant $106,305. 
Par catégorie les expéditions furent comme suit: 540 tonnes de n° 1 Flake, valant 

$158,656, ou une moyenne de $293.80 par tonne; 650 tonnes de n° 2 Flake, valant 
$99,621 ou une moyenne de $153.26 par tonne; et 2,524 tonnes de graphite valant 
$144,615, soit une moyenne de $57.30 par tonne. 

La quantité totale de minerai broyé durant l'année fut de 19,614 tonnes dont il a 
été produit 4,003 tonnes de graphite affiné ou broyé. Le rendement de graphite affiné 
de trois usines traitant des minerais à paillettes disséminés, fut de 8-.6 pour cent de 
la roche broyée. Le minerai de Black Donald (Calabogie, Ontario) se compose prin-
cipalement de graphite amorphe donnant un fort rendement au broyage. 

La production canadienne est presque entièrement exportée. D'après les rapports 
des exploitants, 206 tonnes valant $30,195 furent vendues pour la consommation au pays, 
en 1917, et 3,508 tonnes valant $372,697, vendues pour la consommation aux Etats-Unis. 

Les exportations, en 1917, d'après les relevés des douanes comprenaient: 112 tonnes 
de minerai brut et de concentrés valant $7,455-Une moyenne de $66.56 par tonne; avec 
les produits fabriqués de graphite (probablement le graphite affiné) valant $384,505, soit 
une valoration totale de $391,960. 



1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

• 
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Exportations de graphite. 

Année. 

Minerai brut et 
concentré. Produits. 

Valeur 
totale. 

Tonnes. Valeur. Valeur. 

385 
1,004 

788 
813 

1,654 
1,642 

919 
263 
311 
112 

10,158 
52,438 
53,008 
43,249 
70,763 
85,368 
50,528 
12,009 
13,114 
7,455 

876 
864 

66,658 
33,956 
58,920 
24,284 
72,718 
84,316 

304,919 
384,505 

11,034 
53,302 

119,666 
77,205 

129,683 
109,652 
123,246 
96,325 

318,033 
391,960 

Importations de graPhite, brut et fabriqué. 

	

Plombagine 	 Plombagine 	Creusets 
Mine de 	pulvérisée et 	d' 	1 Année civile. 	 non 	 are e eu 	Total lb. 	produits 	de 

	

pulvérisée. 	P oni 	fabriqués. 	plombagine. 

- 

1910 	$ 	4,867 	$ 10,048 	$ 45,042 	$ 52,896 	$112,853 
1911 	4,940 	14,172 	37,020 	56,814 	112,846 
1912 	 . 	

7,249 	9,587 	86,324 	82,324 	155,484 
1913 	9,375 	8,633 	64,254 	73,971 	156,233 
1914 	 801 	6,798 	42,680 	49,913 	100,192 
1915 	3,436 	6,084 	35,597 	106,761 	151,878 
1916 	3,231 	5,241 	94,678 	520,341 	623,491 
1917 	47,218 	*2,982 	121,009 	798,004 	969,253 

, 

*Non publié séparément après le premier trimestre. 

Graphite artificiel. 

Le graphite artificiel a été fabriqué dans des fours électriques à Niagara Falls, 
Ontario, par l'International Acheson Graphite Company. La production annuelle a 
été comme suit:- 

Production annuelle du graphite artificiel. 

/ 

Année civile. 	Livres. 	Année civile. 	Livres. 	Année civile. 	Livres. 

.__... 

1906 	 ., 	445,047 	1910 	 2,442,166 	1914 	1,234,239 ... 	 / 	• 
1907 	 407,779 	1911.. 	 2,172,09 	1915 	 .. 	497,271 
1908 	 ... 	428,540 	1912 	2,302,625 	1916..  	525,048 
1909  	 513,436 	1913 	2,184,472 	1917 	1,098,172 

64724-121 



1916. 1917. 

A l'état • 
Tonnes. Valeur. Par tonne. Tonnes. Valeur. Par tonne. 

En morceaux 	  
i 	• Pulvérisé 	  

Finement pulvérisé 	  
Calciné 	 

249,893 
15,680 
6,096 

71,246 

263,050 
28,111 
19,673 

427,759 

223,760 
32,305 
4,843 

75,124 

246,774 
51,869 
19,222 

564,119 

$ c. 
1 05 
1 79 
3 23 
6 00 

$ c. 
1 10 
1 61 
3 97 
7 48 

Total 	  342,915 881,984 738,593 2 15 336,332  263  

180 

GYPSE.. 

La production du gypse, qui est utilisé en grande partie dans la construction, a très 
considérablement fléchit depuis 1913. 

En 1917, la quantité totale du gypse qui a été extraite fut de 365,659 tonnes contre 
424,431 tonnes en 1916, et 684,726 tonnes en 1913. La quantité de gypse calciné fut de 
97,667 tonnes contre 94,414 tonnes en 1916, et 147,532 tonnes en 1913. Le total des ex-
péditions en 1917 fut de 336,332 tonnes valant $881,984, soit une moyenne de $2.62 la 

tonne, et comprenait: 223,760 tonnes de gypse en morceaux valant $246,774, soit une 
moyenne de $1.10 la tonne; 32,305 de gypse broyé, valant $51,869, soit une moyenne de 
$1.61 la tonne; 4,843 tonnes de gypse finement pulvérisé, valant $19,222, soit une moyen-
ne de $3,97 la tonne; et 75,424 tonnes de gypse calciné, valant $564,119, soit une moy-
enne de $7.48 la tonne. 

Le total des expédition, en 1916, fut de 342,015 tonnes, valant $738,593, et compre-
nait: 249,893 tonnes de gypse en morceaux, valant $263,050, soit une moyenne de $1.05 
la tonne; 15,680 tonnes de gypse broyé valant $28,111, soit une moyenne de $1.79 la 

:tonne; 6,096 tonnes de gypse finement pulvérisé, valant $19,673, soit une moyenne de 
$3.23 la tonne; et 71,246 tonnes de gypse calciné, valant $427,759, soit une moyenne de 
$6.00 la tonne. 

La division des Mines, ministère des Mines, Ottawa, a publié récemment un rap-
port sur l'industrie du gypse au Canada, donnant la description détaillée des gisements 
•en exploitation dans les différentes provinces et les méthodes de traitement suivies dans 
la préparation du gypse pour le marché. 

La quantité totale de gypse extrait et la quantité totale de gypse calciné durant les 
dix dernières années apparaissent ail tableau suivant 

Gypse extrait et gypse calciné. 
(PETITES TONNES.) 

Total 	Total 	 Total 	Total 
• Année. 	 de gypse 	de gypse 	 Année. 	 de gypse 	de gypse 

extrait. 	calciné, 	 extrait. 	calciné. 

, 
1905 	443,569 	26,: 	1912 	549,856 	133,392 
1906 	492,759 	28,831 	1913 	684,726 	147,532 
1907 	489,962 	34,7 	1914 	579,841 	138,212 
1908 	375,444 	48,72 	1915 	505,989 	84,763 
1909 	493,068 	63,671 	1916 	424,431 	94,414 
1910 	548,019 	69,889 	1917 	365,659 	97,667 
1911 	515,979 	76,718 	 • 

• 

La statistique des expéditions de gypse, brut et calciné, depuis 1905, et de la pro-
duction annuelle des produits du gypse 1886, est contenue dans les tableaux suivants 

Expéditions de gypse soit brut soit,calciné en 1916 et 1917. 

' 	"Le gypse au Canada: gisements, exploitation et technologie, L. H. Cole, division des Mines, 
ministère des Mines, Ottawa, Canada, 1915, le 246. 
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Expéditions de gypse soit brut soit calciné de 1905 à 1913. 
, 

Brut (en morceau). 	 Brut (pulvérisé). 	 Calciné. 

Année 	 _ 
civile. 

Par 	 Par 	 Par . 	Tonnes. 	Valeur, 	Tonnes. 	Videur. 	 Tonnes. 	Valeur. tonne. 	 tonne. 	 tonne. _ 	. 
$ 	Sc. 	 $ 	Sc. 	 $ 	$ n. 

1905 	412,155 	409,146 	0 99 	3,255 	8,779 	2 70 	26,748 	168,243 	6 29 
1906 	442,132 ' 	473,960 	1 07 	3,195 	9,823 	3 07 	23,695 	159,511 	6 73 
1907 	454,668 	473,831 	1 04 	6,732 	16,268 	2 42 	24,521 	156,815 	6 40 
1908 	298,188 	307,532 	1 03 	9,504 	25,468 	2 68 	33,272 	242,701 	7 29 
1909 	423,474 	457,038 	1 08 	8,814 	26,159 	2 97 	40,841 	326,435 	7 99 
1910 	469,573 	508,686 	1 08 	6,121 	17,390 	2 84 	49,552 	408,370 	8 24 
1911 	449,823 	481,077 	1 07 	7,149 	23,125' 	3 23 	61,411 	489,192 	7 97 
1912 	453,577 	525,345 	1 16 	15,487 	29,244 	1 89 	109,394 	770,031 	7 04 
1913 ,, 	499,460 	615,493 	1 23 	10,281 	20,576 	2 00 	126,629 	811,670 	6 41 

Production annuelle de gypse. 

Par 	 Par 

	

Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	tonne. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	tonne. 

S 	Sc. 	 i 	$ c. 
1886 	162,000 	178,742 	1 10 	1902 	333,599 	379,479 ' 	1 14 
1887 	154,008 	157,277 	1 02 	1903 	314,489 	388,459 	1 24 
1888 	175,887 	179,393 	1 01 	1904 	' 	 345,961 	373,474 	1 08 
1889 	213,273 	205.108 	0 9. 	1905 	442,158 	586,168 	1 32 
1890 	226,509 	194,033 	0 86 	1906 	469,022 	643,294 	1 37 
1891 	203,605 	206,251 	1 01 	1907 	485,921 	646,914 	1 33 
1892 	241,048 	241,127 	1 00 	1908 	340,964 	575,701 	1 69 
1893 	192,568 	196,150 	1 02 	1909 	473,129 	809,632 	1 71 
1894 	 223,631 	202,031 	0 91 	1910 	525,246 	934,446 	1 78 
1895 	226,178 	202,608 	0 89 	1911 	518,383 	993,394 	1 92 
1896 	' 	 207,032 	178,061 	0 8. 	1912 	578,458 1,324,620 	2 29 

	

• 	 1897 	 239,691 	244,531 	1 02 	1913 	636,370 1,447,739 	2 27 
1898 	219,256 	232,515 	1 06 	1914 	.516,880 	1,156,207 	2 24 
1899 	 244,566 	257,329 	1 05 	1915 	474,815 	854,929 	1 80 
1900 	 • 	252,101 	259,009 	1 021 	1916 	342,915 	738,593 	2 15 
1901 	293,799 	340,148 	116 	1917 	336,332 	881,984 	2 62 
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Production annuelle par province. 

	

Nouvelle- 	Nouveau- 	 ColombieChitruio. 	Manitoba. 

	

Ecosse. 	Brunswick. 	 britannique. 
Année civile. 	 , 

• 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. T'urines. Valeur. 

. 	 $ 	 S 	 $ 	 .5 	 S 
1887 	116,346 	116,346 	29,102 	29,216 	8,560 	11,715 	 
1888 	124,818 	120,429 	44,369 	48,764 	6,700 	10,200 	 
1889 	165,02.5 	142,850 	40,866 	49,130 	7,382 	13,128 	 

1890 	181,285 	154,972 	39,024 	30,98e 	6,200 	8,075 	  
1891 	161,934 	153,955 	36,011 	33,996 	5,660 	18,300   	, 	 
1892 	197,019 	170,021 	39,709 	65,707 	4,320 	5,399 	 
1893  	152,754 	144,111 	36,916 	41,846 	2,898 	10,193 	  

•	 1894 168,300 147,614 	52,962 	48,200 	2,369 	6,187 	 
1895 	156,809 133,929 	66,919 	63,839 	2,420 	4,840 	 
1896- 	136,590 111,251 	67,137 	59,024 	3,305 	7,786 	  
1897 	155,572 	121,754 	82,653 	118,116 	1,461 	4,661 	  
1898 	132,086 	106,610 	86,4183 	121,704 	1,087 	4,201 	  
1899 	126,754 	102,055 	116,792 	151,296 	1,020 	3,978 	 

1900 	138,712 	108,828 	112,294 	145,850 	1,095 	4,331 	 
1901 	170,100 	136,947 	121,595 189,709 	1,504 	5,692 	600 	7,800 	 
1902 	206,087 	181,425 	124,041 	170,153 	1,917 	7,699 	1,554 	20,202 	  
1903 	189,427 	173,881 	119,182 	172,080 	2,720 	21,988 	3,160 	20,510 	 
1904 	218,530 	153,600 190,991 187,524 	2,390 	18,350 	4,000 	14,000 	 
1905 	272,252 298,248 163,553 232,586 	1,853 	23,834 	4,500 	31,500 	 
1906 	333,312 345,414 131,246 250,960 	2,965 	24,420 	3,200 	22,500 	 ' 

1907 	357,411 	380,859 	118,106 213,638 	10,404 	52,417 	  
1908 	234,455 230,433 	81,620 191,312 	10,389 	42,456 	14,500 	111,500 	 
1909 	345,682 364,379 	98,716 226,975 	11,731 	48,278 	17,000 	170, 00e 	 

1910  	400,455 458,638 	90,236 213,579 	15,055 	67,229 	19,500 195,000 	 
1911  	353,999 406,457 	93,205 115,044 	27,399 	98,018 	43,000 372,000 	780 	1,875 
1912 	376,082 481,493 	82,757 	185,821 	53,119 	176,056 	66,500 481,250 	 
1913 	404,801 	479,515 	103,951 279,395 	62,315 208,029 	65,100 479,500 	200 	1,300 
1914 	303,155 368,931 	79,083 200,680 	81,219 204,033 	53,423 382,563 	  
1915 	298,864 339,857 	74,501 	184,929 	81,172 	190,422 	20,278 	139,721 	 
1916 	238,212 278,160 	39,546 	153,064 	36,668 	116,036 	28,489 	191,283 	 
1917 	215,472 301,231 	38,556 	191,631 	48,947 	130,138 	33,347 258,934 	10 	20 

Exportations et importations. 

Dans les tableaux suivants, on donne la statistique des importations et exportations, 
puisée dans les Rapports du Commerce et de la Navigation. Les exportations de gypse 
durant l'année civile 1917 ont été de 224,423 tonnes évaluées à $245,182 soit une moyenne 
de $1.09 la tonne, au lieu de 221,156 tonnes, évaluées à $252,476 en 1916, soit une moy-
enne de $1.14 la tonne: 

On a fait aussi des exportations de gypse pulvérisé en 1917, pour une valeur de 
$146,384, contre $154,630 en 1916. La valeur totale des exportations de gypse tant brut 
que pulvérisé fut, en 1917, de $391,566 au lieu de $407,106 en 1916. 

Les exportations de gypse pulvérisé ci-devant mentionnées comprennent probable-
menties exportations du produit calciné et peut-être d'autres produits de gypse dont la 
valeur dépasse de beaucoup la production dénoncée du gypse broyé et du finement pul-
vérisé. 

La valeur totale des importations de gypse de toutes catégories durant l'année civile 
1917 fut de $35,460 et comprend: gyps.e brut, 64 tonnes valant $999 ou une moyenne de 
$15.61. la tonne; gypse broyé, 282 tonnes valant $5,355 ou une moyenne de $18.99 la 
tonne; et plâtre fin, 3,101 tonnes valant $29,106, soit une moyenne de $9.39 la tonne. , 
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Exportations de gypse brut. 

Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile 	Tonnes. 	Valeur.. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 
1906 	404,464 	462,814 	1910 	346,081 	416,725 	1914  ' 	345,830 	404,234 
1907 	375,026 	424,794 	1911 	362,102 	425,161 	1915 	292,234 	336,380 
1908 	280,091 	324,574 	1912 	364,643 	423,208 	1916 	221,158 	252,476 
1909 	315,201 	372,286 	1913 	417,302 	504,383 	1917 	224,423 	245,182 

Exportations de gypse pulvérisé. 

• 
Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 
1906 	' 	 ' 2,934 	1910 	12,306 	1914 	35,490 
1907 	' 	 55 	1911 	  s 	4,429 	1915 	80.933 
1908 	9,76 	1912 	6,495 	1916 	154,630 
1909 	2,787 	1913 	5,795 	1917 	146,384 

Importations de gypse. 

, 
- 

Gypse brut. 	'Gypse pulvérisé. 	Plâtre fin.. 

Année civile. 
. 	 . 

Tonnes. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

$ 	 $ 	 $ 
1910 	 • 	 12,271 	21,073 	13,380,600 	13,242 	38,090,300 	135,483 
1911 	 2,035 	11,792 	3,362,400 	3,619 	57,035,700 	190,371 
1912 	 • 	 3,503 	16,251 	14,144,000 	19,651 	64,991,600 	232,198 
1913 	4,522 	21,763  	11,770 	40,226,400 	151,719 
1914 	 3,572 	16,448 	1,072,600 	4,301 	15,477,500 	54,282 '  
1915 	 1,799 	7,734 	268,500 	2,253 	4,882,900 	- 	15,832 
1916 	 3,022 	14,358 	564,700 	3,404 	7,571,700 	25,529 
1917 	64 	999 	563,000 	5,355 	6,202,900 	29,106 

Gypse brut, franc de droits; gypse pulvérisé, droits 15 pour cent. Plâtre fin, droits 121 cents par 100 
Livres. 

La production de la Nouvelle-Ecosse et la plus grande partie de celle du Nouveau-
Brunswick est écoulée presque entièrement sur le marché des Etats-Unis. L'étendue 
considérable des gisements et les facilités extraordinaires du transport par eau expli-
quent pourquoi le gypse est expédié tel quel aux usines à pulvériser et à calciner situées 
hors de ces provinces. 

Les exploitants miniers de la Nouvelle-Ecosse rapportent que le rendement du 
gypse extrait durant les dernières années rie répartit comme suit: 225,958 tonnes en 
1917; 298,035 tonnes en 1916; 317,076 tonnes en 1915; 339,747 tonnes en 1914, et 
423;977 tonnes en 1913. 

La quantité calcinée en 1917 fut de 8,269 tonnes. Les expéditions de gypse en 1917 
furent comme suit: "en morceaux", 206,246 tonnes valant $221,935; "finement pul-
vérisé" 1,457 tonnes valant $4,808; `` calciné" 7,769 tonnes valant $74,51,8. De beau-
coup la majeure partie de la production provenait des carrières • du comté de Hants 
près de Windsor, de Walton et de Cheverie, le reste sortait des carrières Sainte-Anne 
et Iona, dans le comté de Victoria. 
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Dans le .Nouveau-Brunswick la quantité de gypse extraite en 1917, fut de 48,396 
tonnes au lieu de 53,003 en 1916; 78,640 tonnes en 1915; 86,912 tonnes en 1914; et 

, 112,739 tonnes en 1913. La quantité calcinée en 1917 fut de 30,555 tonnes. Les expédi-
tions comprenait: 17,504 tonnes de gypse en morceaux, 2,369 tonnes de broyé et de 
finement pulvérisé; et 18,683 tonnes de pulvérisé. 

Dans l'Ontario, la quantité de gypse extraite en 1917 fut de 52,209 tonnes, au lieu 
de 39,393 tonnes, en 1916; $5,411 tonnes en 1915, et 89,159 tonnes en 1914. La quantité 

' calcinée en 1917 fut de 21,897 tonnes. La totalité des expéditions comprenait: 29,509 
tonnes de broyé, 1060 tonnes de finement pulvérisé et 18,378 tonnes de calciné. 

Les expéditions du Manitoba se composent presque entièrement de gypse calciné. 
La quantité totale de gypse brut extraite en 1917 fut de 39,096 tonnes, au lieu de 34,000 
tonnes en 1916; 24,859 tonnes en 1915; 64,023 tonnes en 1914; 76,500 tonnés en 1913; 
et 80,000 tonnes en 1912. 

La quantité calcinée en 1917 fut de 36,946 tonnes. Les expéditions comprenaient: 
2,753 tonnes de gypse broyé et 30,594 tonnes de calciné. 
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MAGNÉSITE. 

La production de magnésite, en 1917, s'est bornée aux gisements du comté d'Ar-
genteuil, province de. Québec. Les gisements d'hydromagnésite à Atlin, dans le nord 
de la Colombie britannique, dont il a été fait des expéditions à titre d'essai en 1916, 
ne furent pas exploités durant l'année passée. La forte demande pour garnissage réfrac-
taires de fourneaux et l'insuffisance de l'approvisionnement de magnésite que l'on obte-
nait eutrefois -  de l'Autriche et de la Grèce, a considérablement activé la production 
canadienne. La totalité des expéditions en 1917 fut de 58,090 tonnes valant $728,275 
et comprenait de la magnésite brute, de la calcinée (cuite dans des fours à chaux) et 
des escarbilles surcuites (concrétionnées dans des fours rotatifs après mélange avec 
environ 5 pour cent de magnésite, minerai de fer). La magnésite brute s'est vendue 
environ $10 la tonne, la calcinée à, $28.50 et la matière concrétionnée ou sunnite, de 
$40 à $46 la tonne. Les expéditions de magnésite soit brute soit calcinée furent, en 
1916, de 55,413 tonnes valant $563,829, soit une moyenne de $10.17 la tonne, et en 1915, 
de 14,779 tonnes valant $126,584 soit une moyenne de $8.56 la tonne. 

Les exportations et importations de magnésite n'ont pas été consignées séparément. 
Les importations de magnésite en 1916 furent de 115,000 livres, évaluées à $16,186 et 
les importations de brique de magnésite durant les neuf mois finissant au 31  décembre 

 1917 furent évaluées à $470,801, la quantité n'ayant pas été spécifiée. 

Ventes annuelles de magnésite. 

!Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

. $ 	 $ 	1  
_ 

1908 	 120 	840 	1913 	515 	3,335 
1909 	330 	2,508 	1914 	358 	2,240 
1910 	323 	2,160 	1915 	14,779 	126,584 
1911 	 991 	• 5,531 	1916 	55,413 	563,829 
1912 	1,714 	9,645 	1917 	58,090 	728,275 

Importations de magnésie. 

Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

• 
$ 	 $ 

1910 	233 	10,847 	1914 	127 	16,429 
1911 	253 	11,012 	1915 	91 	9,695 
1912 	379 	29,641  i 	1916 	195 	20,651 
1913 	145 	12,228 	1917 	58 	16,186 

Nous donnons ci-après un exposé de l'industrie de la magnésite dans la province de 
Québec, rédigé par M. Howells Fréchette:— 

NATURE DE LA MAGNÉSITE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC. 

La province de Québec possède les seuls gisements connus de magnésite exploita-
bles dans l'Est du Canada. Ces gisements sont situés dans le comté d'Argenteuil, envi- 
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ron à mi-chemin entre Ottawa et Montréal, au nord de l'Ottawa. Ils se présentent dans 
la série Grenville de la formation archéenne. La magnésite est très semblable en appa-
rence au calcaire cristallin de cette série; elle cristallise grossièrement et est ordinaire-
ment blanche, bien que parfois gris bleuâtre ou jaunâtre. La roche de magnésite cons-
tituant les gisements se compose essentiellement du minéral magnésite (carbonate *de 
magnésium). La dolomie (carbonate de calco-magnésium) est le principal élément 
accessoire, étant presque toujours pratiquement présent et constitue quelquefois une 
forte proportion des terrains. Très souvent on trouve dissémines à travers certaines 
coupes des gisements, de la serpentine, du diopside et autres minéraux, généralement en 
petite quantité. 

Les analyses suivantes serviront à illustrer la composition générale de la roche de 
magnésite: 

Matière minérale insolubre ........... . 	220 	303 	2 . 00 	200 	0/4 
Oryde de fer 	013 	029 	0' 57 	00 	024  
Alumine 	 003 035 	147 	080 0'36 
Chaux 	880 1006 580 615 1005 
Magnésie 	  3912 37 16  4P34  4076 3352 
Acide carbonique 	  49i'2'  49'39* 49'66* 49'88* 4986* 

**Par différence. 
*Par calcul. 

La matière siliceuse insoluble, fer et alumine, sont ordinairement en faible propor-
tion. La chaux, même dans les échantillons choisis, est rarement de moins du 6 pour 
cent. 

D'après le Dr M.-E. Wilson', ces gisements sont associés avec le groupe métamor-
phisé de sédiments, calcaire cristallin, gneiss gnenatifère et quartzite, qui composent la 
série Grenville, et en trois endroits, on trouve la magnésite au voisinage immédiat d'af-
fleurements des terrains pyroxéniques de la série Buckingham. Il est probable que ces 
gisements se sont formés par suite de la substitution de la chaux par la magnésie en 
calcaire cristallin; la transformation s'étant opérée d'abord, en dolomie et finalement en 
magnésite. 

Principaux. exploitants: Les principaux exploitants sont: la North American 
Magnesite Co. Ltd., et la Scottish Canadian .3Iagnesite Co. Ltd.; MM. Fitzimmons, 
Boshart et Ingles également ont fait quelques expéditions. 

La North American Magnesite Company possède et exploite des carrières sur le lot 
15, rang IX, et sur le lot 18, rang XI, canton de Grenville, et exploite à ferme une car-
rière située à l'extrémité nord du lot 13, rang I, canton .de Harrington. De toutes ces 
carrières l'on expédie de la magnésite brute. Le transport jusqu'au chemin de fer à 
Calumet se fait en tombereaux ou en traîneaux, la distance depuis les diverses carriè-
res variant entre neuf et seize milles. 

Aux carrières du lot 15, rang IX, une partie de la magnésite est calcinée dans un 
four à chaux "Keystone" et expédiée comme magnésie caustique. La compagnie a pro-
duit également de la magnésite surcuite à la Longue Pointe, près de Montréal. La 
cuisson s'opère dans l'un des fours rotatifs à ciment de la Canada Cernent Company. 

La Scottish-Canadian Magnesite Company possède et exploite des carrières sur le 
lot 15, rang X, et sur le lot 15, rang XI, canton de Grenville. La magnésite brute est 
transportée à Grenville,-une distance de 14 milles sur un chemin de fer à voie étroite. 
Cette compagnie fabrique de la magnésite surcuite à l'usine de la Canada Cement Com-
pany à Hull. 

Réserves de minerai.—Le Dr Wilson, dans son rapport précité, donne l'exposé som-
maire suivant du nombre de tonnes de magnésite et de dolomie magnésitifère à exploi-
ter dans les diverses propriétés précitées': 

'Gisements de magnésite du district de Grenville, comté d'Argenteuil, Québec", Mémoire 98, Corn-
géol., Canada, Min. des Mines. 

2  il ne faut pu oublié, à ce propos, que ces estimations n'ont aucun rapport défini avec la quantité de 
magnésite présente dans les diverses propriétés, puisque certains gisements ont été plus considérablement 
exploités par forage au diamant et autres opérations d'abatage. 



187 

Tonnes de Tonnes de ' 
\ 	 magnésite 	magnésite 

contenant contenant 
• Propriété, 	 moins de 	plus de 

12 pour cent 12 pour cent 
• CaO. 	Ca0. 

Lot 13, rang I. canton de Ilarrington 	25,000 	8,000 
Lot 18, ,, 	XI, 	,, 	Grenville.. 	 15,000 	6,000 
Lot 15, •• 	XI, 	.. 	., 	 418,000 	186,300 
Lot 15, ., 	X, 	.. 	,, 	 2,500 	4,000 
Lot 15, .. IX, 	.r 	e 	 226,400 	279,400 

Total 

Méthodes d'extraciion.—L'extraction se fait à ciel ouvert la roche étant brisée jus-
qu'à la taille d'un homme, au moyen d'explosifs et de marteaux. Dans l'exploitation 
de ces carrières, l'on essaie d'éviter les parties des giSements qui renferment une forte 
teneur en chaux. La matière extraite est scheidée afin de la dégager de toute quantité 
excessive de serpentine et de roche fortement dolomitique. 

Produits vendus.—La magnésite est mise sur le marché en trois catégories: (1) 
magnésite brute; (3) magnésite légèrement calcinée ou magnésite caustique; et (2) ma-
gnésite surcuite. 

1. La magnésite brute est le produit de la carrière triée à la main. Il est expédié 
en morceaux de 100 livres ou plus petits. 

2. La magnésite caustique ou légèrement calcinée est obtenue en calcinant la roché 
brute dans une cornue ou un four à cuve à une température d'environ 1100° C. L'acide , 
carbonique n'est pas complètement éliminée; il en reste environ le 2 ou le 3 pour cent. 
Elle est expédiée en morceaux ou pulvérisée. 

3. La magnésite surcuite est celle que l'on a libérée de pratiquement tout son 
acide carbonique par *calcination à une 'température très élevée. Pour les usages aux-
quels on destine la magnésite surcuite il est à désirer qu'elle soit complètement con-
tractée ou en d'autres mots, sous une forme aussi dense que possible. La contraction• 
ou retrait résulte du commencement de fusion ou de la concrétion. Etat donné que la 
magnésite de Grenville contient de si petites quantités de matières fondantes, il est 
pratiquement impossible de- la faire contracter sans y ajouter préalablement une ma-
tière étrangère. Vioci comment on procède à Hull et à la Longue Pointe. 

3Iéthode pour la cuisson de la magnésite.—La magnésite broyée, mélangée avec 
environ cinq pour cent de poids d'oxyde de fer sous forme de magnétite est pulvérisée 
dans un moulin à boulets jusqu'à une finesse de 100 mailles. Cette matière finement 
pulvérisée et profondément mélangée est uniformément distribuée dans un four rotatif 
à ciment à travers lequel elle passe en contre direction des flammes Durant son pas-
sage à travers le four, qui exige environ trois quarts d'heures, la magnésite se libère 
de son acide carbonique et la magnésie résiduelle se combine avec l'oxyde de fer. Il 
résulte ceci que la magnésie est devenue tant soit peu moins réfractaire et, une fois 
soumise à la chaleur intense près de l'extrémité du four où se trouve le foyer, les peti-
te,parcelles s'amollissent faiblement, se contractent en. masse et acquièrent une ten-
dance à s'agglomérer. Il se forme des petites boules d'un diamètre moyen d'un demi-
pouce au fur et à mesure que la matière est bousculée dans son passage à travers le 
four rotatif. En sortant du four elles tombent dans une benne transporteuse qui les 
livre au hangar de chargement. 

Usages de la magnésite.—La plus grande partie de la magnésite consommée est 
employée à l'état soit caustique soit surcuite, et la calcination est faite par des com-
pagnies minières ou par des firmes qui se chargent de la préparation des matériux 
réfractaires pour le marché. 

,La roche brute est utilisée dans la préparation de divers produits chimiques magné-
siens tels que les sels d'Epsom et la chlorure de magnésium. Elle sert pour l'a produc-
tion du métal magnésium par le procédé électrolytique. Elle est employée également 
dans la fabrication de la pâte de bois par le procédé au sulfate. La magnésite peut -ètre 
employée après calcination pour les usages précités. 

686,900 	483,700 



188 	I  

Mélangée avec une solution de chlorure de magnésium, la magnésite finement pul-
vérisée donne un produit appelé ciment de Sorel ou ciment à roxychlorure, qui durcit 
rapidement. Grâce à cette propriété, on en fait un très grand usage polir la confection 
des parquets. • 

La magnésite surcuite est employée exclusivement comme matière réfractaire, 
particulièrement pour le garnissage de fours Martin à acier et pour les fours électri-
ques et autres, lorsque l'on exige une température très élevée. Ces garnissages peuvent 
être préparés 'sur place en appliquant couche sur couche de magnésite à laquelle on 
ajoute une substance agglomérante, et en les soumettant durant l'opération à une 
température élevée; ou alors on peut préparer la magnésite sous forme de briques et 
construire le garnissage de la façon habituelle. 

Sulfate de magnésium. 
■■■i. 

On a trouvé du sulfate de magnésium, epsomite, ou sel d'Epsom brut en plusieurs 
localités dans le sud de la Colombie britannique. 

Des expéditions ont été faites pour le commerce durant les trois dernières années 
- à partir d'un gisement près du mont Kruger, division d'Osoyoos, C.B., où l'on trouve 

leminéral dans une cuvette plate appelée iSpotted Lake, qui est un lac partiellement 
desséché contenant des nappes d'eau en forme de cercle alternant avec des plages de 
terrain sec. C'est la Stewart Calvert Company, Inc., d'Oroville, Washington, qui a ex- 

- ploité ce gisement et, durant la saison de 1917, il a été extrait environ 2600 petites 
tonnes de sel de sulfate de magnésium brut, dont environ 925 tonnes d'une valeur de 

- $4,645  furent  avant le 31 décembre jusqu'aux usines de la compagnie à.Oro-
ville, où le sel brut est affiné et préparé pour le commerce. D'après les rapports, 250 
tonnes furent expédiées en 1916 et environ 300 tonnes en 1915. ' 

Indépendamment du gisement de Spotted Lake, la même compagnie reçoit, durant 
1918, des chargements provenant d'un gisement situé près de Clinton dans le Lillooet, 
Colombie britannique. 

La majeure partie du sel affiné est utilisée pour des usages industriels, principale- 
. ment pour le tannage; une forte-  proportion sert également dans les industries textiles 
et dans la fabrication des teintures. Environ 20.pour cent de la production totale es:'. 
expédiée aux fabricants de produits pharmaceutiques. 

Plusieurs lacs renfermant de ces sels ont été remarqués sur le Basque Ranch 
près d'Ashcroft et l'on fait actuellement des recherches sur leur valeur commerciale 
probable. 

Magnésium métallique. 

La fabrication de magnésium métallique au Canada a été entreprise par la Shawi-
nigan Electro Metals Company, Limited, à Shawinigan Falls, Québec. Ce métal est 
fabriqué à partir de sels de chlorure de Magnésium qui sont importés. L'on se propose 
cependant d'entreprendre la fabrication de ces sels au Canada, à partir de magnésite 
canadienne. 
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MANGANÈSE. 

La production de minerais de manganèse au Canada a été faible et irrégulière. 
Durant 1917, l'exploitation fut poursuivie à New-Ross, dans la Nouvelle-Ecosse et les 
expéditions durant cette année se chiffrent à 158 tonnes d'une valeur de $14,836. 

Expéditions annuelles de minerai de manganèse. 

• 

	

Annéecivile. 	Tonnes. 	Videur. 	Valeur 	Année civile. 	Tonnes. 	Videur. 	Valeur 

	

partonne. 	 partonne. 

, 

 i 	I 	
. 	

$ 	5 

1886 	1,789 	41,499 	23 20' 	1902* 	172 	4,062 	23 62 
1887 	1,245 	43,658 	35 07 	1903 	91 	2,775 	30 49 
1888 	1,801 	47,944 	26 62 	1904 	66 	2,740 	41 51 
1889 	1,455 	32,737 	22 50 	1905* 	22 	' 	1,720 	78 18 
1890 	1,328 	32,550 	24 51 	1906* 	93 	925 	9 95 
1891 	255 	6,694 	26 25 	1907* 	1 	22 	22 00 
1892 	115 	10,250 	89 13 	1908 	néant. 	 
1893 	' 	

. 	
213 	14,578 	68 44 	1909 	néant. 	 

1894 	74 	4,180 	50 49 	1910 	  néant. 	- 
1895 	125 	8,464 	67 71 	1911 	5 	300 	54 55 
1896* 	1234 	3,975 	32 19 	1912 	75 	1,875 	25 00 
1897* 	151 	1,166 	70 46 	1913 	néant. 	néant. 	 
1898 	50 	1,600 	32 00 	1914 	28 	1,120 	40 00 
1899 	 1,581 	20,004 	12 65 	1915 	201 	9,360 	46 57 
1900 	30 	1,800 	60 00 	1916 	957 	89,544 	92 41 
1901* 	440 	4,820 	10 95 	1917 	158 	14,836 	93 90 

•Exportations. 

Les minerais de manganèse, qui ont été exploités au Canada, sont le pyrolusite, 
la manganite, la psilomélane et le manganèse de marais. C'étaient surtbut des minerais 
d'une haute teneur en manganèse et assez exempts de parties constituantes nocives. 
La plus grande portion de la production fut donc utilisée pour des buts où il fallut du 
minerai de haute teneur, par exemple, comme agent d'oxydation dans la fabrication 
des chlores, des bromes, des manganates et permanganates, aussi pour la décoloration 
du verre, de la porcelaine et des émaux, en même temps que comme matière colorante 
dans la teinturerie, la poterie et la fabrication des vernis, comme un siccatif dans les 
vernis et les couleurs, et dans la fabrication des éléments de pile sèche ou Leclanche, 
etc. 

Exportations de minerai de manganèse. 

	

Année civile. 	Tonnes Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. Valeur. 

$ 	 $ 	 s 

1906 	, 	93 	925 	1910 	 4 	160 	1914 	30 	750 
1907 	1 	22 	1911 	4 	225 	1915 	255 	6,855 
1908   	1912 	10 	300 	1916 	957 	89,544 
1909 	3 	434 	1913 	8 	303 	1917 	185 	16,031 

On n'enregistre pas séparément la production des minerais de manganèse dans la 
classification qui se fait- aux' Douanes, mais la statistique des importations d'oxyde de 
manganèse est donnée. En 1917, ces importations furent de 1,769 tonnes d'une valeur 
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de $92,616, soit une moyenne de $62.36 par tonne, au lieu de 1,170 tonnes valant $63,- 
786 ou une moyenne de $54.52 par tonne en 1916. Les importations de ferro-silicium, 
speigeleisen et ferro-manganèse en 1917 furent de 12,828 tonnes valant $2,029,990, tandis 
qu'en 1916 elles furent de 14,777 tonnes d'une valeur de $1,879,508. 

Importations d'oxyde de manganèse. 

_ 
Année civile. 	Livres. 	Valeur. 	 Année'civile. 	Livres. 	Valeur. 

. 	. 
1910 	1,297,020 	$ 17,133 	1914 	3,404,863 	$ 42,287 
1911 	1,924,520 	22,612 	1915 	2,476,328 	46,678 
1912 	2,512,610 	27,707 	1916 	2,339.809 	' 	63,786 
1913 	5,175,195 	46,990 	1917 	3,538,623 	92,616 
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MICA. 

La production totale de mica expédiée par les exploitants en 1917 fut de 1,166 ton- 
nes valant $358,851, soit unè moyenne de $,307.76 la tonne, contre 1,2081 tonnes valant 
$255,239 ou une moyenne de $211.29 la tonne, en 1916. La production par province fut 
comme suit: dans Québec, 774 tonnes valant $286,730 ou une moyenne de $370.45 la 
tonne; dans Ontario, 382 tonnes valant $72,121, ou une moyenne de $183.98 la tonne. 

En ce qui concerne les statistiques relatives à la valeur de la production, on ne 
devrait les consulter qu' avec prudence et en tenant compte des conditions dans les- 
quelles l'industrie est exploitée. L'état dans lequel le mica est expédié des mines varie 
beaucoup: tel exploitant expédie son rendement nettoyé et préparé, alors que le rende- 
ment de tel autre est expédié à l'état brut, ce qui entraîne par conséquent des diffé- 
rences sensibles dans les prix réalisés. Il y a même plus, car certaines compagnies qui 
exploitent des usines de préparation en' même temps que des mines, ne peuvent placer 
qu'une valeur nominale sur des expéditions allant des mines aux ateliers de préparation. 

Production annuelle de mica par province. 

Québec. Total Ontario 

Année civile. 

Tonnes. Valeur. Moyenne. Tonnes. Valeur. Moyenne. Tonnes. Valeur. Moyenne. 

128 
316 
217 

' 196 
626 
246 
217 
844 
774' 

241 
'442 
373 
384 
478 
349 
200 
364 
392 

369 
758 
590 
580 

1,104 
595 
417 

1,208 
1,166 

1909 	 
1910 	 1'  

1911 	 
1912 	 
1913 	 
1914 	 

• 1915 	 
1916 	 
1917 	 

$ 93,298 
87,295 
69,465 
81,044 

125,488 
62,794 
50,390 

192,343 
286,730 

$ 728.89 
276.25 
320.12 
413.48 
200.46 

- 255.26 
232.21 
227.89 
370.45 

$ 54,484 
103,090 
59,212 
62,932 
68,816 
46,267 
41,515 
62,896 
72,121 

$ 226.07 
233.24 
158.75 
163.89 
143.97 
132.57 
207.58 
172.79 
183.98 

$147,782 
190,383 
128,677 
143,976 

, 194,304 
109,061 

' 91,905 
255,239 
358,851 

$ 400.49 
251.17 
218.10 
248.23 
176.00- 
183.30 
220.40 
211.29 
307.76 

Production annuelle de mica, 1886-1908. 

	

Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Videur. 	Année civile. 	Valeur. 

, 	  

1886 	$ 	20,008 	1894 	$ 	45,581 	1902 	$ 	135,904 
1887 	29,816 	1895 	65,000 	1903 	177,857 
1888 	 - 	30,207 	1896 	60,000 	1904 	160,777 
1889 	28,718 	1897 	76,000 	1905 	178,235 
1890 	68,074 	1898 	118,375 	1906 	303,913 
1891 	71,510 	1899 	163,000 	1907 	312,599 
1892 	104,745 	1900 	166,111 	1908 	139,871 
1893 	75,719 	1901 	160,001 

La plupart des différents minéraux du groupe mica ont été trouvés au Canada. 
On a remarqué des gisements de lépidolithe dans la Colombie britannique, la Nouvelle-
Ecosse et le Québec; des gisements de biotite dans l'Ontario et le Québec ; des gise-
ments de muscovites dans la Colombie britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Ecosse, 
l'Ontario et le Québec; des gisements de phlogopite dans la terre de Baffin, dans 
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l'Ontario et le Québec. Seuls les gisements de phlogopite (ou mica ambré) de 
l'Ontario et du Québec sont d'un intérêt industriel. La division des Mines, à Ottawa,' 
en a fait le sujet d'une enquête spéciale. La division des Mines 2  a aussi fait des recher-
ches spéciales des gisements de muscovites de Tête-Jaune Cache et de ceux de Big-Bend, 
dans la Colombie britannique; mais il ne s'y est fait aucune production. 

La production du mica au Canada provient exclusivement de deux gisements: le 
premier, dans la province de Québec, à peu de distance au nord de la  v5lle  d'Ottawa, 
et le second, embrassant certaines parties des comtés de Lanark, de Leeds et de Fronte-
nac, dans la province d'Ontario. La cité d'Ottawa (et la ville adjacente de Hull), 
située entre ces deux gisements, est le centre où converge presque toute la production 
des diverses mines, où est expédié tout le mica extrait des mines et des nombreux 
petits prospects pour y être préparé, étalonné et échantillonné. Dans la préparation 
pour le marché, une proportion considérable des tonnes reçues est soumise au schéidage 
et le mica fendu, d'où il résulte que les exportations, tout en étant d'un chiffre moindre 
de tonnes que celui des expéditions des mines, ont en général une valeur supérieure par 
le fait qu'elles sont de bien meilleure qualité. 

D'après les rapports des Douanes, les exportations de mica en 1917 ont été de 636 
tonnes d'une valeur de $451,345. En 1916 le total des exportations avait été de 654 
tonnes, évaluées à $379,720, dont 119 tonnes évaluées à $81,913 étaient à destination de 
la Grande-Bretagne, 633 tonnes évaluées à $296,221, aux Etats-Unis, et 2 tonnes d'une 
valeur de $1,586 aux autres pays. 

Exportations annuelles de mica. 

Année civile. 	Toines. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

- 

	

1906 	912 	$581,919 ' 1912 	 	448 	$ 334,054 

	

1907 	558 	422,172 	1913 	409 	240,775 

	

1908 	290 	198,839 	1914 	335 	178,940 

	

1909 	359 	256,834 	1915 	• 	440 	236,124 

	

1910 	469 	330,903 	1916 	• 	654 	379,720 

	

' 1911 	347 	242,548 	1917 	636 	451,345 

1  "Le Mica: Sa provenance, son exploitation et ses usages." H. S. de Schmid, Division des Mines, 
Ministère des Mines, Ottawa, le 118. 

2  Division des Mines, Ministère des Mines, Rapport sommaire, 1913, p. 42. 
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4 COULEURS MINÉRALES 

Oxydes de fer-Ocres. 

Pendant bien des années il s'est fait dans la province de Québec une production 
annuelle d'oydes de fer provenant de gisements situés entre Champlain et Trois-
Rivières, à peu de distance du fleuve Saint-Laurent. 

Ces oxydes, une fois calcinés, sont vendus comme couleurs minérales; ils sont 
aussi vendus à l'état brut pour servir à épurer le gaz d'éclairage. La couleur miné-
rale est calcinée, lavée, puis réduite en poudre fine avant d'être expédiée. ' 

Il y a eu . en 1917 une faible production d'oxyde de zinc pour servir de matière 
colorante; cette production provenait de l'usine de la Canadian Zinc Products Corn,- 
pany, Ltd., Notre-Dame des Anges. Le relevé de la production est consigné avec 
celui des ocres. 

La production totale des oxydes de fer et de l'oxyde de zinc en 1917, fut de 9,409 
tonnes d'une valeur de $87,605.- En" 1916, la production d'oxydes de fer avàit été de 
8,811 tonnes valant $58,711. 

Production annuelle d'oxydes de fer. 

' 

	

' Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

1886 	350 	$ 	2,350 	1902 	4,955 	$30,495 
1887 	485 	3,733 	1903 	6,266 	32,760 
1888 	397 	7,900 	1904 	3,925 	24,995 
1889 	794 	15,280 	1905 	5,105 	34,675 
1890 	 , 	275 	5,125 	1906 	6,756 	36,125 
1891 	900 	17,75 	1907 	5,828 	35,570 
1892 	390 	5,800 	1908 	4,746 	30,440 
1893., 	1,070 	17,710 	1909 	3,940 	28,093 
1894 	611 	8,690 	1910 	4,813 	35,185 
1895 	1,339 	14,600 	1911 	3,622 	28,333 
1896 	2,362 	16,045 	1912 	7,651 	32,410 
1897 	3,905 	23,560 	1913 	5,937 	41,774 
1898 	2,226 	- 	17,450 	1914 	5,890 	51,725 
1899 	3,919 	20,000 	1915 	6,248 	48,353 
1900 	1,966 	15,398 	1916 	8,811 	58,711 
1901 	2,233 	16,735 	1917 	9,409 	87.805 _ 

Les exportations de couleurs minérales, oxydes de fer, ocres, etc., en 1917, sont 
enregistrées au chiffre de 1,451 tonnes, évaluées à $30,052, au lieu de 1,696 tonnes éva-
luées à $25,312 en 1916. 

Exportations de couleurs minérales, d'oxydes de fer et d'ocres. 

Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

_ 
1906 	139 	$ 	2,379 	1912 	3,016 	$ 34,513 
1907 	191 	10,043 	1913 	1,956 	18,931 
1908 	125 	4,850 	1914 	1,777 	22,311 
1909 	658 	7,956 	1915 	1,196 	17,263 
1910 	1,746 	29,839 	1916 	1,696 	25,312 
1911 	2,000 	27,070 	1917 	1,451 	30,052 

64724-13 
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Les importations de couleurs minérales comprennent deux catégories: (1) ocres 
et terres ocreuses, terres de Sienne et terre d'ombre, 20 pour cent de droit, et (2) 
oxydes, apprêts, enduits, couleurs incombustibles, couleurs. sèches non dénommées, 25 
pour cent de droit. 

Durant l'année 1917, les importations de la première catégorie furent de 1,956 
tonnes, valant $59,864, et celles de la deuxième catégorie, de 2,538 tonnes, valant 
$357,638, soit un total d'importations de 4,494 tonnes, valant $417,502. 

Les importations de la première catégorie avaient été en 1910 de 2,082 tonnes 
valant $51,771, et celles de la deuxième catégorie, de 2,917 tonnes valant $357,48.7, soit 
une importation totale de 4,999 tonnes valant $409,258. - 

On trouvera le chiffre des importations de couleurs de plomb et de zinc dans les 
chapitres qui traitent de ces matières. 

'Importations annuelles d'ocres et de couleurs minérales. 

( 1 ) 	 (9 
Ocres, terres 	ocreuses, Oxydes, enduits, couleurs 

	

terres de siennes et 	incombustibles, de fond, 	Total. 
Année civile, 	 terres d'ombre, 	sèches, n. d. 

	

Liv;.es. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

1910 	1,988, 758 	$ 	21,426 	1, 694,585 	S 	27,764 	3,683,344 	$ 	44,190 
1911. 	2, 576, 261 	31,736 	1,584,508 	22,286 	4,160,769 	54,022 
1912 	, 	 2, 940, 260 	31,909 	1.529,669 	24,343 	4,469,929 	56,257 
1913 	3,325, 566 	43,119 	8,774,448 	240,435 	12,100,014 	283,554 
1914 	3,064,776 	33,197 	8,015,721 	244,867 	11,110,497 	278,064 
1915 	 •  	2,479,853 	23,763 	4,904,725 	260,986 	7,384,578 	284,749 
1916. 	'  	4,163, 762 	51,771 	5,833.871 	357,487 	9,997, 633 	409,258 
1917 	3,912,694 	59,864 	5,075,333 	357,638 	8,983,027 	417,502 

(1) Pour 1910-1914 Sienne brùlées sont comprises dans cette désignation. (1). 
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EAUX MINÉRALES 
• 

Les statistiques de la production, données ci-dessous, représentent, comme de cou-
tume, aussi exactement qu'on peut se les procurer, la valeur des eaux minérales expé-
diées des sources, en bouteilles, en barils ou en autres récipients; elles ne comprennent 
aucune estimation de la valeur de l'eau minérale dont on a fait usage à la source même 
pour boire ou se baigner, et on y a omis de plus les eaux des Sources pures et en nature, 
dont une quantité considérable est vendue en bouteilles. 

La valeur de la production, en 1917, fut de $145,8,14, au lieu de $127,806, en 1916; 
à $115,274 en 1915; et de $134,111 en 1914. 

Les importations d'eaux minérales et gazeuses durant l'année civile 1917 furent 
évaluées à $108,444, et les exportations d'eau minérale durant la même année furent 
évaluées à $10,765. 

Production annuelle d'eau minérale. 

.. 	 , I 

	

Année 	 Année 	 Année Gallons. 	Valeur' 	civfle. 	Gallons. 	Valeur. 	 Gallons. 	Valeur. 

	

civile. 	 civile. 

1888 	' 	124;850 $ 	11,455 	1893 	555,000 $ 100,000 	1908 	$151,953 
1889 	424,600 	37,360 	1899 	 100,090 	1909 	 175,173 
1890 	• 	561,165 	66,031 	1900 	 75,000 	1910 	199,563 
1891 	427,485 	54,263 	1901 	 100,000 	1911 	 223,758 
1892 	640,380 	75,3481 	1902 	 100,000 	1912 	 172,465 
1893 	725,096 	108,347 	1903 	 100,090 	1913 	173,677 
1894 	767,450 	110,010 	1904 	 100,000 	1914 	134,111 
1895 	739,382 	• 126,048 	1905 	 100,000 	1915 	115,274 
1896 	706,372 	111,736 	1906 	 100,000 	1916 	127,806 
1897 	749,691 	141,471 	1907 	 136,020 	1917 	145,814 

Importations annuelles d'eau minérale. 

Année 	 Année 	 Année Année 	 Valeur 	 Valeur. 

	

. 	 Valeur. civile. 	Valeur. 	civile. 	 civile. 	 civile. 

1910 	$202,306 	1912 	$273,698 	1914 	$199,327 	1916 	$130,933 
1911  	929,337 	1913 	257,153 	1915 	126,539 	1917 	108,444 

Exportations annuelles d'eau minérale. 

En 
•
, 	

Année civile. 	 Gallons. 	Valeur. 	bouteilles. 	Total. 
Valeur. 

	

1910 	 16,136 	$ 7,169  	$ 7,169 

	

1911 	26,495 	12,952  	12,952 

	

1912 	9,690 	4,710  	4,710 

	

1913 	3,640 	526 	$ 	970 	1,496 

	

1914 	 2,287 	599 	1,768 	2,367 

	

1915 	198 	53 	3,525 	3,578 

	

1916 	 229 	22 	1,576 	1,598 
	 , 

	

1917 	75 	20 	10,745 	10,764 

1  Deux rapports traitant des eaux minérales ou des sources minérales ont été publiés récemment par 
la division des Mines, etc. 

Report No. 433. Mineral Springs of Canada Part I.  "The Radio-activity of some Can- 
adlan Mlneral Springs," by John Satterly, M.A., D.S.C., and R. T. Eiworthy, B.Sc., 1917. 

Report No. 472. Mineral Springs of Canada, Part II. "The Chemical Character of some 
Canadlan  Minerai Springs," by R. T. Elworthy, B.Sc., 1918. 

64724-131 
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GAZ NATUREL. 

La production totale du gaz naturel en 1917 fut de 27,408,940 mille pieds cubes 
valant $5,645,298. A cette production l'Ontario a contribué 19,868,035 mille pieds 
cubes valant $3,641,587; l'Alberta, 6,744,130 mille pieds cubes valant $1,299,976; et 
le Nouveau-Brunswick, 796,775 mille pieds cubes valant $103,735. 

- La production totale de gaz naturel au Canada en 1916 avait été de 25,467,458 
mille pieds cubes, évalués à $3,958,029, répartie comme suit: la province d'Ontario, 
contribua pour 17,953,109 mille pieds cubes ,évaluées à $2,765,105; l'Alberta 6,901,231 
mille pieds cubes, évaluées à $1,113,296; et le Nouveau-Brunswick, 610,118 mille pieds 
cubes, éveluées à $79,628. 

La valeur du gaz, au dire des producteurs, varie de 5 à 30 cents par mille pieds, 
limais ces prix ne représentent pas ce que le consommateur est appelé à payer. Dans 
quelques cas, le producteur est aussi le propriétaire du conduit du distribution et 
reçoit le plein montant du prix payé par le consommateur. Dans (Vautres cas, le pro-
ducteur peut vendre à une compagnie propriétaire de conduits distributeurs qui revend 
aux consommateurs ou peut, à son retour, revendre à d'autres compagnies propriétaires 
des conduits pour la distribution au détail; dans des cas comme ceux-là, le producteur 
reçoit seulement une fraction du montant payé par le consommateur, mais il écono-
sinise la dépense de la distribution. Les statistiques données ci-dessous représentent, 
autant que possible, la valeur reçue par le producteur ou le propriétaire des puits de 
gaz, que tel producteur soit ou non le propriétaire du conduit de distribution. 

Les ressources de pétrole et de gaz naturel au Canada ont fait le sujet d'une en-
quête spéciale par la division des Mines, Ottawa, et les volumes contenant les résultats 
de cette enquête ont été publiés récemment. 1  

Les statistiques de la production de gaz naturel en 1915, en 1916 et en 1917 et de 
la valeur de la production annuelle depuis 1892, sont données dans les tableaux sui-
van ts 

Production de gaz naturel, 19171 

' 122,999 

520,290 1,993 

64 

Nom-
bre 

d'ou-
vriers 

Québec 	  
Nouv.Brunswick 	18 
Ontario.. ...... 	435 
Saskatchewan... 	 
Alberta 	144 

Total.... 	597  

Nombre de puits, en 1917. 

M. pds Cu.  

6.... 	néant. 

	

1 	2 	1 	23 	1 	796,775 

	

135 	49 	108 1,928 23 19,868,035 

	

6 	2 	2 	68 	5 6,744,130 

	

142 	53 	Ill 2,025 30 27,408,940  

Production 

Valeur. Moyenne. 

5 

103,735 S 0.130  

	

3,641,587 	0.183 

	

1, 299, 976 	0493 

	

5, 045, 298 	0.184  

Province 

(b) (c) (d) 

(a) Nombre total d3 puits productifs au commancemant de l'année. 
(b) Nombre de puits productifs forés au cours de l'année. 
(c) " 	de puits sacs forés au cours de l'année. 
(d) " 	de puits abandonnés au cours de l'année. 
(e) " 	de puits productifs à la fin de l'année. 
(f) " 	de puits dont la forage était en marche à la fin de l'année. 

"'Ressources de pétrole et de gaz naturel au Canada," P. G. Clapp,; division des mines, Ministère 
des Mines, Can., n." 292, vol. I et vol. II. 
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Production de gaz naturel, 1916. 

Nombre de puits en 1916. 	Production 
Nombre 

Province 	 d'ou- 	Salaires 	  
vriers. 

(a) 	(b) 	(a) 	(d) 	(e) 	(f) M.pds eu. 	Valeur. 	Moyenne. 

1 

Québec 	 — 	— 	1 	1 — — 	2 — 	— 	— 
Nouveau-Brunswick 	12$ 13,193 	22 — 	— 	— 	22 	1 	610,118$ 	79,628 	$0 131 
Ontario  	531 	299,379 1480 139 	44 	74 1889 	21 17,953,109 	2,765.105 	0-157 
Saskatchewan. ...... .... 	-- 	— 	— 	— 	1 — 	— 	1 	— 	— 	— 
Alberta 	157 220,341 	55 — 	— 	— 	55 	5 6,904,231 	1,113,296 	0.161 

Total. 	750 532,913 1559 	140 	45 	74 1969 	28 25,467,453 3,953,029 	Q.155 

(a) Nombre total de puits pro lultits ai clusutenzemelt d3 
(b) Nombre de puits productifs forés au cours da l'année. 
(e)  Nombre de puits sucs forés au cours de l'année. 	' 
(d) Nombre de puits abandonnés au cours de l'année. 
(e) Nombre de puite prolactifs à la fin de l'année. 
(f) Nombre de puits dont le foraze était en marcha à, la fia d3 l'année. 

- Production annuelle de gaz naturel. 

Année 'civile. Valeur. 	 Année civile: M. pds eu.  Valeur. 

21,692,504 
20,124,162 
25,467,458 
27,408,940 

1892 	  
1893 	  
1894 	  
1895 	  
1896 	  
1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  
1904 	  

	

$150,000 1905 	  

	

376,233 190e 	  

	

313,754 1907 	  

	

423,032 1908 	  

	

275,301 1909 	  

	

325,873 1910 	  

	

322,123 1911 	  

	

387,271 1912 	  

	

417,094 1913 	  

	

339,476 1914 	  

	

195,992 1915 	  

	

202,210 1916 	  

	

328,376 1917 	  

$ 379,581 ' 
583,523 
815,032 

1,012,660 
1,207,029 
1,346,471 . 
1,907,678 
2,362,700 
2,309,381 
3,484,727 
3,706,035 
3,958,029 
5,045,298 , 

--  -eV! 
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TOURBE. 

Il n'a pas été enregistré de production de tourbe pour l'année 1917. En 1916, en-, 
viion 300 tonnes d'une valeur de $1,500 furent expédiées d'une tourbière dans le comté 
de Middlesex, Ontario. En 1915, des chargements avaient été expédiés de la tourbière 
d'Alfred, comté de Prescott au total de 300 tonnes d'une valeur de $1050. 

Production annuelle dé la tourbe. 

. 	 . 

Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	- 	Tonnes. 	Valeur. 

1900 	4 	$ 1,28# 	1909 	60 	$ 	240 
1901 	220 	• 600 	1910 	841 	' 2,604 
1902 	475 	1,663 	1911 	1,463 	3,817 
1903 	1,100 	3,3*' 	1912 	700 	2,900 
1904 	800 	2,400 	1913 	2,600 	10,100 
1905 	80 	260 	1914 	685 	2,470 
1906 	474 	1,422 	1915 	300 	1,050 
1907 	50 	200 	1916 	300 	1,500 
1908 	.. ■, 	• 	 60 	180 	1917 	Néant. 	Néant. 

\ 
" Voici une liste des publications publiées par la division des Mines, Ottawa :— 

Rapport n°19. "Tourbe et lignite : fabrication et emplois divers en Europe," par Erick Nystrom,  I. M. 
1908. (Epuisé). 

Rapport n° 30. "Enquête sur les tourbières et l'industrie de la tourbe combustible au Canada, 1908. ' 
Belletin n° 1, par Erick Nystrom et A. Anrep. 

- 
Rapport n° 71. "Investigation of the peat bore and peat industry of Canada, 1909-10," avec annexe 

de l'ouvrage de M. Alf. Larson sur le "Dr. M. Ekenberg's wet carbonizing process," tiré du Teknish 
Tidskrift, n° 12, 26 décembre 1908—traduit par M. A. V. Anrep, jr.; et aussi une traduction du pamphlet 
par le lieutenant Ekelund, intitulé : "A solution of the peat problem,  '1909," décrivant le procédé de 
Ekelund pour la fabrication de la poudre de tourbe, par Harold A. Leveriu, Ch. E. Bulletin n° 4—par A. 
V. Anrep. (Deuxième édition augmentée). (Epuisé). 

Rapport n° 91 "Rêimpression du discours du président, prononcé devant l'American Peat Society, à 
Ottawa, le 25 juillet 1910,',' par Eugène Haanel, Ph. D. 

Rapport n° 155. "Utilisation de la tourbe combustible pour la production de la force motrice : résultat 
des expériences faites à la station d'essai des combustibles Ottawa, 1910-11." Rapport par B. F. Haanel, 
B. Sc. • 

Rapport n° 180. "Enquête sur les tourbières et l'industrie de la tourbe au Canada, 1910-11." Bulletin 
n° 8, par A. Anrep. 

Rapport n° 207. "Enquête sur les tourbières et l'industrie de la tourbe au Canada, 1911-12." Bulletin 
e 9, par A. Anrep, expert en tourbe. 

Bulletin n° 300. "Tourbe, lignite et houille : leur valeur comme source de gaz de moteur et d'énergie 
dans les gazogènes à sous produits." Par - B. F. Haanel, B. Sc. 

Rapport n° 352. "Enquête sur les tourbières et l'industrie de la tourbe au Canada, 1913-15." Bulletin 
n° 11, par A. Anrep. 

Bulletin ne 41.8. "Valeur de la tourbe -comme combustible pour la production de la vapeur." Bulletin 
n° 17, par John Blizard. 
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PÉTROLE. 
- 

La production de pétrole en 1917 fut un peu plus forté que celle de l'année précé-
dente par suite de l'exploitation du nouveau gisement de Mosa dans l'Ontario. La pré-
sente production annuelle, cependant n'est 'que la moitié de celle obtenue en 1909 et de 
moins d'un tiers de la production moyenne des années 1887 à 1905. 

La proportion- relativement faible du pétrole consommé qui est obtenue des gis& 
ments canadiens a été le sujet de remarques spéciales dans le rapport de l'an dernier, 
que l'on pourrait très bien répéter ici. Les importations d'huiles brutes et raffinées en 
1917, furent de 379,150,000 gallons et la production indigène fut de 7,484,120 gallons. 
Les exportations ne furent que de 80,728 gallons. La consommation canadienne fut 
par conséquent d'environ 386,550,000 gallons dont moins du 2 pour cent provient de 
la production indigène. 

Environ le se pour cent des importations totales est sous forme d'huile minérale 
brute dont un peu plus de la moitié est importé pour l'usage de raffineries canadiennes 
de pétrole. A peu près le 80 pour cent de la consommation totale de pétroles raffinés 
sont maintenant de raffineries situées au Canada. 

La production totale de pétrole brut au Canada, en 1917, (établie d'après le paie-
ment des primes) fut de '1,484,120 gallons impériaux (213,832 barils de 35 gallons) d'une 
valeur de $542,239, au lieu de 6,934,288 gallons (198,123 barils) valant $392,284, en 1916. 

La production d'huile minérale brute provient presque entièrement de l'Ontario. 
Le Nouveau-Brunswick en a produit pendant une dizaine d'années environ 3,000 barils 
par année. Il y a eu une faible production dans l'Alberta durant chacune des quatre 
dernières années et la quantité en 1917 est estimée à environ 8,500 barils. 

Antérieurement à 1917, rien n'a été fait pour obtenir directement des producteurs 
les comptes rendus complets de la production d'huile brut. Le gouvernement fédéral a, 
depuis 1905, offert et payé une prime sur la production du pétrole brut à raison de 
1i cent par gallon impérial et le relevé des paiements de ces primes qui est fait par le 
ministère du Commerce, nous fournit une statistique très exacte de la production cana-
dienne de pétrole. Antérieurement à la distribution de ces primes, les statistiques de 
la production étaient estimées d'après les quantités reçues par les raffineries. 

La production du Nouveau-Brunswick telle qu'indiquée par les paiements des pri-
mes, fut de 95 barils, en 1909; 1,485 barils en 1910; 2,461 barils en 1911; 2,679 barils en. 
1912; 2,111 barils en 1913; 1,725 barils en 1914; 1,020 barils en 1915; 1,345 barils en 
1916, et 2,341 barils en 1917. 

La production de pétrole au Nouveau-Brunswick a été limitée au comté d'Alberta, 
où la seule compagnie exploitante actuellement est la New Brunswick Gas and Oil 
Fields, Limited. Les terrains de cette compagnie, autrefois la Marine Oil Fields Lim-
ited, ayant développé un écoulement très considérable de gaz, les exploitants ont con-
verti toute leur énergie sur l'exploitation de cette industrie. Le Nouveau-Brunswick 
possède des gisements abondants de schistes bitumineux plus riches en pétrole que ceux 
de la Nouvelle-Ecosse, exploités cependant avec profit pendant plusieurs années. 

La production de l'Ontario, en 1917, fut de 202,991 barils, valant $473,447, contre 
196,778 barils valant $389,621 en 1916, et 214,444 barils valant $299,149 en 1915. 

L'accroissement de la production dans l'Ontario a été de fait entièrement au ren-
dement obtenu du nouveau gisement dans le canton de Mosa, comté de Middlesex, lequel 
a fourni près de 20,000 barils en 1917, et du gisement de Thamesville qui a donné au-
dessus de 6,000 barils. - 

Dans l'Alberta toute la production dénoncée provient de cinq puits en 1917. La ma-
jeure partie de l'huile extraite est trop légère pour être comprise dans les spécifications 
de la loi des primes sur le pétrole et la statistique de production estimée à 8,500 barils 
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valant $63,302 a été obtenu directement des exploitants. Les puits producteurs sont 
situés près de Black Diamond et le pétrole a été livré aux usines de distribution à Black-
Diamond et à Okotoka. 

Pour la première fois nous avons obtenu directement des exploitants les statisti-
ques se rapportant aux.  pétroles pour l'année qui s'est écoulée. Le relevé qui apparait 
ci-dessous sous forme de tableau fait voir non seulement la quantité de pétrole vendue 
durant l'année niais aussi le nombre de puits en exploitation ou productifs, le nombre 
de nouveaux puits forés et de puits abandonnés. Nous avons obtenu d'autres renseigne'
!ments au sujet de la profondeur des puits, etc., qui ne peuvent pas être présentés en 
tableaux. 

Les expéditions de pétrole provenant de l'Ontario qui figurent dans ce relevé indi-
quent un rendement plus faible que celui indiqué par les paiements de primes et la 
statistique est probablement incomplète. Il semble qu'en évaluant les montants des 
expéditions, certains exploitants aient inclus les primes qu'ils ont reçues. 

On constate que les expéditions du Nouveau-Brunswick .sont en excès de la pro-
duction indiqué par les paiements de primes; cette différence s'explique par l'accumu-
lation de la majeure partie de la production de 1916 qui ne fut vendue qu'en 1917. 

D'après les rapports reçus le nombre total de puits de pétrole productifs apparte-
nant, au début de l'année, à 168 compagnies ou individus ayant fait rapport, fut de 
4231 et le nombre de puits productifs à la fin de l'année fut de 4036. Les puits forés 
par des exploitants de pétrole durant l'année comprennent 40 puits de pétrole, 2 puits 
de gaz et deux puits secs. Le nombre de puits abandonnés durant l'année fut de 164 et 
le nombre de puits signalés comme étant en voie de forage fut de 10. 

Puits de pétrole et expéditions de pétrole, 1917. 

	

-2 	 Pétrole expédié. 
e - r-1 ... › Salaires Province. 	E  s 	payés. 	(a) 	(b) 	(c) 	(d) 	(e) 	(f) 	(g) 	  

	

'''' 	

Barils. 	Valeur. 	Valeur 
moyenne. 

S 	 s 	s 
Nouveau-Brunswick .. 	• 	• 	• 	7 . 	1 .... 	1  	; 	1 	4,232 	8,395 	1-98 
Ontario 	258 152,005 4,220 	39 	2 	12 	163 4,024 	5 	194,167 494,317 	2.55 
Alberta 	12 	15,200 	4 . 	,  	1 	5 	4 	8,503 	63,302 	7.45 

Total 	' 	270 167,205 4,231 	40 	2 	13 	161 4,036 	10 206,899 566,014 	2.74 

• Compris dans les statistiques du gaz naturel. 
(a) Nombre de puits producteurs au début de l'année. 
(b) Nombre de puits de pétrole forés durant l'année. 
(c) Nombre de puits de gaz forés durant l'année. 
(d) Nombre de puits secs forés durant .'année. 
(e) Nombre de puits abandonnés durant l'année. 
(f) Nombre total de puits productifs durant l'année. 
(g) Nombre de puits en voie de forage à la fin de l'année. 

Les statistiques de production de pétrole brut données au tableau suivant sont, 
quant aux années antérieures à 1905, basées sur les chargement à de pétrole brut reçus 
par les raffineries, et, quant aux années 1905 à 1917 inclusivement, elles sont basées 
sur les primes réclamées. 
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Production annuelle de pétrole brut. 

. AnnA,. 	Barils de 35 	.1. ,.., . 	nia moyen 	A.,...A,... 	Barils de 35 	xr,1___ 	Prix moyen 
gallons. 	''''" 	 par baril. 	 '''"" 	 gallons. 	'""" 	 par baril. 

, 

1x1 	368,987     - 1899 	 	808,570 	$1,202,020 	$1.481 
1882 	389,573  	 1900 	 	710,498 	1,151,007 	1-620 
1883 	472,866  	 1901 	 	622,392 	1,008,275 	1.620 
1884 	571,000  	 1902 	 	530,624 	951,190 	1-792 
1885 	587,563    	1903 	 	486,637 	1,048,874 	2.155 
1886 	534,061$ 	525,655 	$0.90 	1904 	503,474 	935,895 	1 •858 
1887 	713,728 	556,708 	0.78 	1905 	634,095 	856,028 	1.350 
1888 	695,203 	713,695 	1-021 	1906 	569,753 	761,760 	1-337 
1889 	704,690 	653,600 	0.921 	1907 	788,872 	1,057,088 	1-340 
1890 	795,030 	902,734 	1.18 	1908 	527,987 	747,102 	1-415 
1891 	755,298 	1,010,211 	1-331 	1909 	420,755 	559,604 	1-330 
1892 	772,753 	984,438 	1-261 	1910 	 ' 	315,895 	388,550 	1.230 
1893  •  	798,406 	874,255 	1-091 	1911 	291,092 	357,073 	1.225 
1894 	829,104 	835,322 	1•001 	1912 	243,336 	345,050 	1.418 
1895 	726,138 	1,086,738 	1-491 	1913 	223,080 	406,439 	1.782 
1896 	726,822 	1,155,647 	1-59 	1914 	214,805 	343,124 	1.597 
1897 	709,857 	1,011,516 	1 •421 	1915 	215,464 	300,572 	1-395 
1898 	753,391 	1,051,747 	1.400 	1916 	198,123 	392,284 	1.98 

	

1917 	213,832 	542,239 	2-333 
- 

Prime payée par le gouvernement fédéral sur la production du pétrole brut. 

- Prime 	 Prime 	 Prime 	 Prime Année civile. 	 Année civile. 	 Année civile. 	 Année civile. payée. 	 payée. 	 payée. 	 payée. 

1905 	$332,900 	1909 	$220,897 	1912 	$127,751 	1915  	$112,577 
1906 	299,120 	1910. 	,.., 	 165,845 	1913 	119,742 	1916. 	104,014 
1907 	414,158 	1911 	152,823 	1914 	112,569 	1917 	107,799 
1908 	277.193 	' 

La production du pétrole brut par district dans la province d'Ontario, depuis 
1910, apparaît dans le tableau suivant. Le relevé a été fourni par l'inspecteur des pri-
mes de pétrole, à Pétrolia, et s'accorde de bien près, sans être identique, avec les sta- 
tistiques du ministère du Commerce à Ottawa qui ont été établis d'après les réclama- . 
tions pour la prime offerte par le gouvernement. 



Janvier 	  
Février 	 
Mars 	  
Avril. 	  
Mai 	  
Juin 	  
Juillet 	  
Août 	  
Septembre. 	 
Octobre 	  
Novembre. 	  
Décembre 	 

Totaux 1917 	 

Gallons. 

8,729 
12,181 
11,358 
11.211 
6,390 

19,460 
7,728 

11,409 
- 7,132 
21,301 
24,155 

9,642 

Gallons. 

567,663 
396,202 
383,346 
162,057 
573,564 
6m9,343 
533,097 
636,109 
472,183 
806,090 
720,500 
613,946 
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Production mensuelle de pétiole brut dans l'Ontario, par district, 1917. 

Mois. 
Petrolia 

et 
Enniskillen. 

Plympton 
T13- 

Oil Springs. Sarnia Tp. Moore Tp. Bothwell. 

157,276 

Gallons. 

210,114 
181,861 
178,221 
230,189 
231,735 
259,559 
198,809 
214,535 
189,769 
236,511 
230,957 
207,091 

2,599,351 

• Gallons. 

145,772 
105,633 

81,1;63 
191,116 
152,609 
131,059 
144,041 
155,041 
113,620 
153,539 
124,514 
139,937 

1,641,574 

Gallons. 

12,028 
8,316 

15,093 
16,716 
23,100 
22,872 
9,314 

18,161 
17,881 
29,181 
31,996 
9,713 

219,877 

Gallons.' 

3,259 
1,639 

..... . 
1,030 
1,254 
2,552 
1,688 
1,873 

4,103 
2,822 

20,270  

Gallons. 

91,617 
59,247 
45,815 

145,951 
81.738 
88,940 

104;302 
107,492 \ 
05,443 
70,045 

106,645 
51,649 

1,038,884 

Mois. 

Janvier 	 
Février 	  
Mars 	 
Avril 	  
Mai.- ......... . 
Juin 	  
Juillet 	  
Août 	  
Septembre 	  
Octobre 	  
Novembre. 	  
Décembre 	  

Dutton. 

Gallons. 

12,047 

5,039 

8,905 
20,038 
9,963 

15,122 
5,611 

18,897 

7,330 

Tilbury. 

Gallons. 

46,356 
14,743 

/ 26,203 
31,697 
41,400 
35,302 
9,817 

29,402 
25,119 
22,102 
14,417 
51,380 

Onondaga. 

Gallons. 

9,071 
1,101 

3,229 

Mosa Tp. 

Gallons. 

4,061' 

10,032 
47,903 
70,977 
43,126 
14,371 

211,133 
179,853 
123,441 

Tbamesville. 

Gallons. 

37,741 
12,532 
15,883 
23,067 
10,8.51 
53,153 
25,958 

9,945 
4,113 
5,774 
5,111 

10,531 

Totaux. 

Totaux 1917 	 102,952 331,443 13,401 " 731,952 221,714 7,101,700 

Production de pétrole brut dans l'Ontario, par district, 1906-1917.  
• 	

Gisements. 	 1906. 	1907. 	1908. - 	1909. 	1910. 	1911. 

- 	 Bis. 	Bis. 	Bis. 	Bis. 	Bis. 	Bis. 
Lambton 	'  	377,286 304,212 265,368 243,123 205,455 	184,450 
Tilbury and Romney.  	106,992 411,538 201,286 124,003 	63,058 	48,707 
Bothwell 	44,827 	42,727 	39,228 	38,032 	36,998 	35,244 
Leamington  	39,655 	6,135 	9,334 	5,929 	141 	 
Dutton 	19,376 	14,977 	13,743 	9,513 	7,752 	6,732 
Thamesville (a) 	 175 	237 	 
Comber 	651 	 
Onondaga (comté de Brant) 	 1,005 	13,501 

Total 	588,962 779,876 528,959 420,660 314,410 288,634 
I 

Gisements. 	 1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

Bis. 	Bis. 	Bis. 	Bis. 	Bis. 	Bis. 
Lambton 	150,272 155,747 151,186 161,363 142,208 132,523 
Tilbury and Romney 	44,727 	26,824 	18,530 	12,742 	16,297 	10,041 
Bothwell  	34,486 	34,348 	33,961 	33,395 	33,855 	29,682 
Leamington 	 .. 	  
Dutton 	 4,335 	4,610 	2,190 	5,401 	2,852 	2,941 
Onondaga (comté de Brant) 	 7,115 	4,172 	2,437 	1,490 	1,617 	382 
Belle River 	 464 	1,191 	46 	47 	 
NE osa Township  	20,998 
Thamesville (a) 	 6,420 

Total 	 . 	240,935 226,165 212,495 214,442 	196,877 202,987 

(a) La production de Bothwell comprend aus3i un faible rendement obtenu de temps à autre du 
'district de Thamesville durant les années 1908 à 1916. 
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- 	 te raffinage du pétrole. 	. 

Neuf raffineries d'huile minérale au Canada firent usage, en 1917, de 199,256,799 
gallons d'huile brute, dont 190,822,740 gallons étaient importés et 8,434,059 gallons 
provenaient de puits canadiens. La production d'huiles raffinées et de produits de pé-
trole, pendant l'année, comprenaient: gazoline, benzoliné, benzine et autres huiles 
légères, 54,114,786 gallons; huiles d'éclairage, 49,144,564 gallons; huiles lubrifiantes, 
14,332,549 gallons; huiles à gaz et combustibles, et goudron 55,643,707 gallons; cire et 
briques, 13,517,627 livres, avec asphalte et autres produits. La valeur totale des pro-
duits des raffineries fut de $25,137,143. 

Toutes les huiles d'éclairage raffinées comprenant le naphte, distillées et expédiées 
des raffineries du Canada sont inspectées par le ministère du Revenu de l'Intérieur. La 
quantité totale inspectée pendant l'année financière finissant le 31 mars 1918, fut de 
101,100,502.64 gallons, contre 76,818,608.29 gallons inspectés pendant l'année finan-
cière 1917. 

Rapport du pétrole et du. naphte expédiés par les raffineries durant l'exercice 
. • 	 financier finissant le 31 mars 1917. 

' 

• 	 Divisions. 	 Pétrole. 	Napthe. 	Total. 

Gal. 	' 	Gal. 	 Gal. 

Montréal, Ciné 	2,365,398.00 	4,476,187.00 	6,841,585-00 
Leyndon,Out 	 29,585,801.21 	32,248,93e23 	61,814,739.44 
Toronto. ()nt 	1,346,732.00 	2,405,304-00 	3,752,016.80 
Xfoosejaw, Sadr 	 4,892,115.70 	9,566,957-70 	14,459,073-40 
Calgary, Alberta    	' 	34,630.50 	362,859-00 	397,489.50 
Iraneouver,C.-B 	 2,873,366.50 	10,942,212-80 	.13,815,579-30 

Total 	 41,098,043.91 	60,002,458.73 	101,100,502.64 

Etat comparatif du pétrole et du naphte inspectés et expédiés dis raffineries de 
l'Ontario durant les exercices financiers finissant le 31 mars 1910-1918. 

Pétrole. 	Naphte. 	Total. 

- 

ŒIL 	 Gal. 	 Gal. 

1910 	19,100,424 •16 	4,113,149.46 	*23,213,573-62 
1911 	21,017,628.45 	6,517,655.41 	*27,533,283.86 
1912 	 20,886,072-43 	5,577,591.61 	*26,463,664-05 
1913 	 22,485,437.34 	6,880,761.85 	*29,366,199.19 
1914. 	22,986,328-66 	10,615,688.61 	*33,602,017.27 
1915  	 31,117,405-08 	15,265,3-0-01 	46.382,785.09 
1916. 	34,775,554.81 	29,238,843.98 	64,014,398-79 
1917 	35,836,318.35 	40,982,269-94 	76,818,608.29 
1818 	 41,098,043.91 	60,002,458.73 	101,100,502.64 

*Toutes les raffineries de l'Ontario. 

Exportations et importations. 

Les exportations de pétrole du Canada sont relativement faibles, le total des huiles 
brutes et raffinées étant, en 1917; de seulement 80,728 gallons évaluées à $20,535. 



!- 252,981,211 

112,059 

7,912,419 

» 167,688 

4,239,675 
7,464,777 
1,226,401 

18,321,891 

$8,452,580 

- 7,242 

474,442 

68,451 

597,733 
1,003,577 

375,520 
2,624,931 

$8,411,730 

5,958,930 

65,404 

978,368 

115,194 

559,605 
• 2,708,395 

650,325 
3,293,760 

70,308 
30,539 
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Les importations, d'autre part, ainsi qu'on l'a dit, fournissent plus de 98 po-ur cent 
des besoins du Canada. Le détail des importations en 1916 et 1917 et le résumé des 
importations de 1910 à 1917 sont consignés dans les tableaux suivants: 

Exportations de pétroles, brut et raffiné. 

Brut. 	 Raffiné. 	 Total. 

Année civile. 

	

Gal. 	Valeur 	Gal. 	Valeur 	- Gal. 	Valeur 

1908  	- 	296 	$ 	71 	296 	$ 	71 
1909 	 7,768 	934 	7,768 	934 
1910 	2,818 	462 	2,818 	462 
1911 	24,448 	4,500 	24,448 	4,500 
1912 	18,500 	i 	3,964 	62,736 	10,408 	81,236 	14,372 
1913 	3,650 	379 	* 42,148 	7,472 	45,798 	7,851 
1914 	3,996 	362 	46,945 	12,433 	50,941 	. 12,795 
1915 	35,977 , 	1,789 	120,132 	18,647 	156,109 	20,436 
1916 	 137,647 	11,439 	501,401 	62,331 	639,048 	73,770 
1917 	28,212 	6,558 	52,516 	13,977 	80,728 	20,535 

*Comprend le naphte et la gazoline depuis 1913. 

Importations de pétrole et des produits du pétrole durant les années civiles 
1916 et 1917. 

1916 1917 

• Produits. 

Gal. Valeur Valeur Gal. 

Pétrole brut à l'état naturel '7900 poids spécifique ou 
plus pesant à la température de 60°, quand il est 
importé par les raffineries de pétrole pour être raffiné 
dans leurs propres ateliers. 

Pétrole (sans y comprendre le pétrole brut importé' 
pour être raffiné, ou huiles d'éclairage ou lubri-
fiante) 2235 poids spécifique ou plus pesant à 60° 
de température. 

Pétrole brut, huiles à gaz (autres que la benzine, le 
naphte ou la gazoline) 	  

Huile de charbon et le kérosène, distillée, purifiée et 
raffinée 	  

Huiles lampantes, composées en tout ou en partie de 
produits de pétrole, charbon, schistes bitumineux, 
lignite, coûtant plus de 30 cents le gallon 	 

Huiles lubrifiantes composées en tout ou en partie de 
pétrole, coûtant moins de 25 cts par gallon 	 

Produits de pétrole, n.d 	  
Huiles lubrifiantes, n.d 	 
Gazoline- 

• 198,281 

• 3,438,430 
• 18,521,574 
• 1,877,381 

15,369,172 

183,105,102 

142,524,473 

854,778 

13,258,815 

Total  	 292,426,121 14,604,476 379,148,006 22,741,709 

Cire 	  
Bougies de cire 	  

Livres. 
1,061,112 

220,264 

Livres. 
1,620,634 

513,337 
140,722 
75,257 

' 	• 	Total 	' 22,957,688 14,705,323 
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Importation annuelle de pétrole brut, de gazoline, d'huiles lampantes, d'huiles 
lubrifiantes etc. 

, 	 - Kérosène 
Pétrole brut. 	Gazoline, 	et autres huiles 

lubrifiantes. 
- 

. 	 , 
Gallons. 	Valeur. 	Gallons. 	Valeur. 	Gallons. 	Valeur. 

1910 	53,604,053 $1,639,358 16,679, -691 $1,693,296 	7,656,727 	5 	502,364 
1911 	71,653,251 	2,183,870 23,338,773 	1,976,032 	13,690,962 	722,403 
1912 	120,082,405 	3,996,842 40,904,598 	5,347,767 	14,748,218 	1,012,735 
1913  	162,061,926 	5,250,835 29,525,180 	4,822,941 	19,393,627 	1,394,440 
1914  	195,207,210 	5,750,971 24,396,401 	2,747,360 	12,833,06.5 	970,481 
1915 	192,538,487 	3,678,021 28,030,972 	2,693,717 	6,792,873 	405,019 
1916 	253,093,270 	8,469,822 18,321,891 	3,624,931 	8,080,107 	542,893 
1917  	326,484,353 14,436,064 15,369,172 3,293,760 	13,457,096 	1,093,560 

, 
. 	 Huiles lubrifiantes. 	Autres huiles, 	 Totaux. 	- 

	

produits du pétrole. 	 ' 

1910 	4,081,257 	718,381 	2,607,606 	273,364 	84,629,334 	4,826,763 
1911 	5,308,917 	806,452 	2,900,786 	315,973 116,892,689 	6,009,730 
1912 	 6,763,800 	1,077,712 	4,288,463 	423,477 186,787,484 	11,858,533 
1913 	6,789,451 	1,172,986 	5,008,844 	597,227 222,779,028 	13,238,429 
1914 	 • 	5,767,676 	940,143 	6,283,621 	663,407 244,487,973 	11,072,362 
1915 	 4,547,179 	755,535 	4,954,254 	446,972 236,913,765 	.7,979,264 
1916 	 5,466,076 	973,253 	7,464,777 	1,003,577 300,405,385 	14,614,476 
1917 	 5,315,811 	1,209,930 18,521,574 	2,708,395 379,143,006 	22,741,709 

Importations de paraffine et de bougies de paraffine. 

Paraffine. 	Bougies de paraffine. 	Total. 
Année civile. 

Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 	Livres. 	Valeur. 

• 
1910 	1,192,616 	5 53,673 	169,619 	5 21,433 	1,362,235 	5 80,106 
1911 	1,688,216 	75,661 	271,571 	30,763 	1,959,787 	106,424 
1912 	1,901,586 	85,491 	242,420 	34,029 	2,144,006 	119,520 
1913 	1,291,615 	72,351 	337,222 	37,546 	1,628,837 	109,897 
1914 	1,218,969 	57,527 	375,267 	44,874 	1,594,236 	102,401 
1915 	756,234 	40,965 	224,428 	27,552 	980,662 	68,517 
1916 	1,061,112 	70,30e 	220,264 	30,539 	1,281,376 	100,847 
1917 	1,620,634 	140,722 	513,337 	75,257 	2,133,971 	215,979 
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PHOSPHATE. - 

La faible quantité de phosphate ou d'apatite produite au Canada depuis 18,9e a été 
produite presque entièrement comme un sous-produit résultant de l'exploitation mi-
nière du mica. Les expéditions de l'année 1917 se montèrent à 149 tonnes évaluées à 
$1,486 contre 203 tonnes en 1916 évaluées à $2,514. 

On emploie le phosphate à Buckingham, Québec, dans la fabrication des engrais 
artificiels, du phosphore, dû ferro-phosphore et la principale source de ce minerai est en 
Floride. 

Production annuelle de phosphate. 

.„ 
, 	 Valeur 	 Valeur 

	

Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	moyenne 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur, 	moyenne 

	

par tonne. 	 par tonne. 

% 

1886 	20,495 	$304,328 	$14.85 	1902 	856 	$ 	4,953 	$ 5 •79 
1887. 	 22,690 	319,815 	13 •54 	1903 	1,329 	8,214 	6.18 
1888 	22,485 	242,285 	10-7 	1904 	817 	4,590 	5.62 
1889 	30,988 	316,662 	10 •21 	1905 	1,300 	8,425 	6.48 
1890 	31,753 	361,045 	11.3/ 	1906 	850 	6,375 	7.50 
1891 	23,588 	241,603 	10 •24 	1907 	824 	6,018 	' 	7.30 
1892 	 ' 	11,922 	157,424 	13.20 	1908 	1,596 	14,794 	9 •26 
1893 	8,198 	70,942 	8.65 	1909 	998 	8,054 	8-07 
1894 	6,861 	41,166 	6.00 	1910 	1,478 	12,578 	8 •51 
1895 	1,822 	9,565 	5.25 	1911 	621 	5,206. 	8•38 
1896 	570 	3,420 	6•00 	1912 	164 	1,640 	10 •00 
1897 	_908 	3,984 	4.39 	1913 	385 	3,643 	9.46 
1898 	733 	3,665 	5.00 	1914 	954 	7,275 	7 •63 
1899 	3,000 	18,000 	6-00 	1915 	217 	2,502 	11.53 
1900 	1,415 	7.105 	502 	1916 	203 	2,514 	12.38 
1901 	1,033 	6,280 	6.07 	1917 	149 	1,486 	10.00 

• 

Les exportations de phosphate et les Importations de pierre phosphatée, de phos-
phate acide et de phosphore sont données dans les tableaux suivants: 

Exportations de phosphate. ' 

• 
Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. Valeur. 

1908 	1 $ 	30 	1912   	1915 	179 	$1,860 
1909 	895 	15,735 	1913  	 • 	1916 	103 	1,543 
1910 	1914 	247 	$677 , 	1917 	14 	200 
1911 	 100  

;Importations de phosphate acide et de phosphore. 

Pierre 
phosphatée 
(engrais.) 

Phosphate acide. Phosphore. • 
Année civile. 

Valeur. 
_ 

Livres. 

6,752 
14,818 
13,807 
17,600 
20,994 
75,900 
95,543 
71,975 

1910 	  
1911 	  
1912 	  
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917 	  

$ 72,950 
46,217 
24,586 
16,070 
20,220 
14,148 
16,182 
62,543 

1,379,173 
1,334,643 
1,379,173 
1,987,775 
1,874,486 
1,964.131 
2,751,941 
2,879,678 

$ 	55,999 
60,882 
55,999 
89,543 
97,862 

105,035 
146,910 
209, 298 

$ 	2,605 
4,384 
4,012 
5,856 
6,760 

29,572 
42,738 
34,519 

Livres. 



tonnes. 

4,128 
5,714 
4,986. 
9,b99 

36,796 
2:4745 
38,324 
68,779 
43,796 
44,782 
59,560 
18,720 

398 
403 
429 
398 
360 
37'4 
370 
368 
366 
361 
368 
49 3 

372 
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PYRITES. 

Le total des expéditions de pyrite comme minerai de souffre, en 1917, «s'éleva à 416,- 
649 tonnes, évaluées à $1,610,762, contre des eirpéditions, en 1916, de 309,251 tonnes éva-
luées à $1,084,095, soit une augmentation de 107,398 tonnes, ou 34.7 pour cent en quan-
tité et $526,667 ou 48.6 pour cent en valeur. 

L'acide sulfurique est peut-être le plus important des produits chimiques; comme il 
est essentiel à la fabrication des explosifs et indispensable dans un si grand 'nombre 
d'industries métallurgiques surtout, la demande de soufre et de pyrites, ou de minerai 
de soufre, absorba tous leS approvisionnements disponibles. Les besoins des Etats-Unis 
à cet égard furent satisfaits par de grandes importations de pyrites d'Espagne, mais 
d'excessifs frais de transport et l'insuffisance des bateaux contribuèrent à diminuer 
sérieusement la quantité de ces approvisionnements. 

Trois provinces contribuèrent à la production en 1917. Des expéditions dans la 
province de Québec furent de 122,882 tonnes évaluées à $501,351; dans l'Ontario, de 
288,058 tonnes évaluées à $1,080,866; dans la Colombie britannique, de 5,709 tonnes 
évaluées à $28,545. 
, 	Les minerais expédiés variaient entre 29 et 48.6 pour cent en soufre, le total du sou- 
fre contenu dans ces expéditions de l'année fut de 155,163 tonnes, soit une moyenne de 
37.2 pour cent. 

En 1916, les expéditions de Québec furent de 130,639 tonnes évaluées à $523,272; 
de l'Ontario, de 177,552 tonnes évaluées à $555,523; da la Colombie britannique, de 
1,060 tonnes évaluées à $5,300. 

Dans la province de Québec, il a été fait des expéditions de pyrite cuprifère, comme 
d'habitude, des mines d'Eustis et de Weedon, dans les cantons de l'Est, exploitées d'une 
part par la Eustic Mining Company, et de l'autre, par la Weedon Mining Company. 

Les mines qui ont expédié du minerai en Ontario sont celles de Sulphide, de North 
Pines et de Goudreau, exploitées par la Nichols Chemical Company; la mine de Queens-
boro, exploitée pur la Canadian Sulphur Ore Company, la Mine Helen de la Algoma 
Steel Corporation, Limited, et la Rand Consolidated Mines, Ltd, exploitant à Goudreau. 
. Dans la Colombie britannique des expéditions furent faites par la Consolidated 
Mining and Smelting Company, Limited, de la mine Sullivan en destination de Trail, 
où une usine à acide sulfurique a été installée; et par la Granby Consolidated Mining, 
Smelling and Power Co. Ltd., d'Anyox à l'usine d'acide sulfuriqué à Barnett, C.B. 

Expéditions annuelles de pyrites durant 1917. 
(Tonne de 2,000 livres.) 

Minerais et concentrés expédiés. 

Marché 
canadien. 

Marché 
américain. 

Expéditions 
totales. 

Teneur 
moyenne en 

soufre. 

La teneur 
totale 

en soufre. 

Janvier. . 	  

Février 	  
Mars 	  
Avril 	  
Mai 	  
Juin  • 
Juillet 	  
Août 	  

• 	  Septembre 
Oct:_lre 	  
Novembre  . 
Décembre 	  

tonnes. 

-., 2,653 
3,136 
5,846 
4,597 
5,080 
5,228 
3,262 
4,270 
3,331 
4,118 
3,472 
4,327 

tonnes. 

6,781 
8,850 

10,832 
14,596 
41,876 
34,973 
41,586 
73,049 
49,127 
48,900 
63,032 
23,047  

tonnes. 
2,703 
3,568 

; 4,338 

15,106 
13,109 
15,410 
26,890 
17,997 
17,701 
23,219 

. 9,303 

155,1.63 416,649 367,329 49,320 Total 
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Production annuelle de pyrites. 

	

- Année 	 Année 	 Année 

	

civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

1886. 	42,9Ô6 	$ 193,077 	1897 	38,910 $ 116,730 	1908 	47,336 	$ 224,824 
1887 	38,043 	171,194 	1898 	32,218 	128,872 	1909 	64,644 	222,814 
1888 	63,479 	285, 	1899 	- 	27,687 	110,7: 	1910 	53,870 	187,062 
1889 	72,225 	307,292 	1900 	40,031 	155,164 	1911 	82,666 	365,820 
1890 	49,227 	123,067 	1901 	35,261 	130,514 	1912 	81,526 	314,081 
1891 	67,731 	203,193 	1902 	35,616 	138,939 	1913 	158,566 	521,181 
1892 	59,770 	179,310 	1903 	33,982 	127,713 	1914 	228,314 	744,508 
1893 	58,542 	175,626 	1904 	37,180 	134,033 	1915 	286,038 	985,190 
1894 	40,527 	121,581 	1905 	13,339 	125,486 	1916 	309,2511  ,084,095 
1895 	34,198 	102,594 	1906 	42,743 	169,99 	1917 	416,649 	1, 610,762 
1896 	33,715 	101,155 	1907 	46,243 	212,491 

- 

On remarquera que d'après des rapports reçus directement des exploitants, 49,320 
tonnes furent -vendues pour la consommation indigène et 367,329 tonnes pour l'expor-
tation aux Etats-Unis. 
- Ceci dépasse considérablement le rapport du bureau des Douanes quant aux 

exportations, tel qu'il ressort du tableau suivant. Il se pourrait peut-être qu'une partie 
des pyrites cuprifères ait été désignée pour l'exportation sous le nom de minerai de 
cuivre. • 

Les importations de soufre brut pendant l'année civile 1917 furent de 82,445  
tonnes, évaluées à $1,515,309 contre des importations, en 1916, de 73,467 tonnes évaluées 
à $1,186,618. 

La plus grande partie du soufre est employé dans la fabrication de l'acide sulfu-
rique et dans celle de la fibre de bois et du papier. Les fabricants de cet acide, en 
1917, firent usage de 25,994 tonnes. 

Exportations de pyrites. 

Année 	 (Année 	 Année 
civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

, 

1906 	26,050 	$ 65,349 	1910 	30,434 	5  110,071 	1914 	89,999  5  377,985 
1907 	25,056 	80,139 	1911 	32,102 	120,585 	1915 	137,598 	527,318 
1908  	17,283 	96,600 	1912 	5,938 	11,935 	1916 	156,722 	557,024 
1909 	35,798 	156,644 	1913 	46,066 	211,640 	1917 	279,646 	974,200 

Importations de soufre en canons et de soufre* brut. ,  

Exercice financier. 	Livres. 	Valeur. 	Exercice financier. 	Livres. 	Videur. 

' 

1910 	45,669,739 	$ 474,619 	1914 	83,907,805  5  870,868 
1911 	43,662,954 	446,491 	1915 	60,364,184 	480,317 
1912 	77,294,039 	806,690 	1916 	 f 	146,934,925 	1,186,618 
1913 	60,865,975 	633,114 	1917 	164,890,150 	1,515,309 ' 

' 

• Soufre en canons, soufre brut ou farine de soufre. 

Acide sulfurique. 
• 

L'acide sulfurique est fabriqué à différents degrés de force, et en relevant les sta-
tistiques de la production, il est désirable, en vue de certaines comparaisons, que les 
quantités de ces différents degrés de force soient ramenées autant que possible à une 
mesure uniforme. 
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La force de l'acide sulfurique est mesurée d'après un pourcentage de trioxyde de 
soufre (S03) ou d'acide sulfurique pur (112SO4) y contenu. L'échelle de mesurage - 
en usage au Canada et aux Etats-Unis est celle qu'on appelle l'échelle hydrométrique 
Baumé, et les principales qualités d'acide fabriqué sont généralement ramenées aux 
mesures suivantes: acide à 50° Baumé, appelé aussi acide Chamber, contenant une 
moyenne de 62.18 pour cent de IfsSO4; acide Baumé 60°, contenant une moyenne de 
77.67 pour cent de 112SO4; acide Baumé 66°, ou huile de vitriol, contenant 93.19 pour 
cent de 112s434.. Les acides plus forts que Baumé 66° devraient avoir le pour-
cefitage de leur composition déterminée par des analyse 's chimiques'. Ces acides plus 
forts se présentent sous différents noms, comprenant l'acide pyrosulfurique, 
Nordhausen, l'acide Oleum, etc. 

On a obtenu des relevés de la production en termes des qualités standard 50 ° 
 Baumé, 60° Baumé, 643° Baumé, et autres acides plus forts. Les quantités des deux 

premières sortes ont, cependant, été réduites dans les statistiques suivantes à leur 
équivalent en acide 66° Baumé. 

La production totale d'acide sulfurique, au Canada, pendant les 12 mois finissant 
au 31 décembre 1917, provenant de dix usines en activité, s'éleva à 153,530 petites 
tonnes, contre une production, en 1916, de 124,920 tonnes, et une production, en 1915, 
de 75,838 tonnes. Pendant les six premiers mois de 1917, la production fut de 65,258 
tonnes, et pendant les six derniers mois de cette année-là, de 88,272 tonnes. La pro-
duction, pendant les six premiers mois de 1918, dont on a le relevé, fut de 94,383 tonnes. 

Les minerais utilisés dans la fabrication de l'acide sulfurique, en 1917, compre-
naient: 25,994 tonnes de soufre importé, ou soufre en canons, *et 66,128 tonnes de 
pyrites, provenant surtout des mines canadiennes, mais comprenant 12,690 tonnes 
importées. 

Les statistiques complètes de la production d'acide sulfurique au Canada ont été 
recueillies par ce département pour 1917, couvrant la production annuelle pendant les 
années 1912 à 1916 inclusivement. La production annuelle de 1912 à 1917 est indiquée 
dans le tableau suivant. 

Production annuelle d'acide sulfurique au Canada, 1912-1918. 

Acide sulfurique 
fabriqué en 

termes d'acide à 
66° Baumé' 

Minerais utilisés dans la 
fabrication de l'acide. 

Soufrer  
Année civil;. 

Pyrites. 

1912 	  
1913 	 
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917n 	  
1918 (Premiers six mois) 	  

Petites tonnes. 	Petites tonnes. 	Petites tonnes. 

	

44,651 	 4,773 	 27,680 

	

47,227 	 4,281 	 31,774 

	

41,919 	' 	2,227 	 33,331 

	

75,838 	 4,716 	 55,586 

	

124,920 	 20,566 	 62,681 

	

153,530 	 25,994 	 66,128 

	

94,383 	 12,887 	 37,845 

*Ce relevé comprend un petit rendement d'Oleum et autres sortes, dont la force n'est pas spécifiée. 
Une estimation approximative en termes d'acide à 59° peut être obtenue en augmentant ces chiffres de 
50 pour cent. 

Une portion de la production canadienne a été exportée, mais les importations et 
les exportations d'acide sulfurique paraissent avoir varié beaucoup d'une année à l'au-
tre. En 1913, 1914, 1915 et 1917, les exportations dépassèrent considérablement les im-
portations, tandis qu'en 1916 les importations furent de beaucoup plus fortes que les 
exportations. Le total des exportations d'acide sulfurique, en 1917, s'éleva à 9478 ton-
nes évaluées à $197,888, contre des exportations, en 1916, de 1576 tonnes évaluées à 
$74,527. Les iMportations d'acide sulfurique pendant l'année civile 1917 furent de 216 
tonnes, évaluées $ $15,680, contre des importations, en 1916, de 2403 tonnes, évaluées à 
$115,173. 

1. Sulphuric acid, Manufacturing Chemists Association of the United States. 

64724-:-14 
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Exportations annuelles d'acide sulfurique. 

• 	 Valeur  
' Année civile. 	 Petites 	Valeur. 	moyenne tonnes. 	 par tonne. 

1913  	1,247 	$ 	15,295 	i 	12.27 
1914 	3,743 	45,612 	12.19 
1915. 	9,635 	243,457 	. 	25.27 
1916 	1,576 	. 	74,527 	47.29 
1917  	9,478 	'.' 	197,888 	20.88 

Importations d'acide sulfurique. 

• . 

. 	Exercice  financier. 	Livres. 	Valeur. 	Exercice  financier. 	Livres. 	Valeur.  

1010 	 , 	2,474,802 	$ 21,70 	1914 	 . 	332,274 	5 	7,149 
1911 	1,031,803 	9,281 	1915 	281,413 	- 	4,872 
1912 	4,971,446 	35,3 	1916 	 , 	4,808,304 	115,173 
1913 	145,074 	4,054 	1917 	432,061 	15,680 

Liste des fabricants d'acide sulfurique au Canada:— 

' Dominion Iron and Steel Co., Ltd, Sydney. C.-B. 

• Consolidated Mining and Smelting Co, Trail, 0:-B. , 
Algoma Steel Corporation., Ltd., Sault Ste-Marie, Ont. 
GrasseIli Chemical Co., Ltd., Hamilton, Ont. 
Nichols Chemical Co. of Canada, Ltd., Montréal, Qué. Usine à Capelton, Qué.; 

Sulphide, Ont.; Barnet, 0.-B. 
Victoria Chemical Co., Ltd., Victoria, C.-B. 
British Chemical Co., Trenton, Ont. 
"Etna Chemical Co. of Canada, Ltd., Drummondville, Qué. 
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QUARTZ. 

•  Les statistiques du quartz, ou de la production de la silice, données dans le tableau 
ci-dessous, comprennent principalement le quartz ou le quartzite utilisés par les usines 
de réduction des minerais de cuivre nickelifère, dans la fabrication de ferro-silicium et 
dans celle des faïences et des poteries sanitaires. La production de la silice sous forme 
de terre à infusoires a déjà été comprise sous le nom de tripoli, et une faible produc-
tion de silice sous forme de quartz pulvérisé employé dans la fabrication du verre, et 
pour travaux de fonderie dans les aciéries, est comprise dans les statistiques de la pro-
duction du grès. 

Les expéditions totales de quartz ou de quartzite, en 1917, furent de 216,288- ton-
nes, évaluées à $496,182, contre 136,288 tonnes en 1916, évaluée; à $251,226. 

Les importations de silex, quartz finement pulvérisé, en 1917, furent de 851 tonnes, 
évaluées à $12,812, et les importations de pierre à feu furent de 3,774 tonnes évaluées 
à $64,292. 

Production annuelle de quartz. 

Année civile. 	Tommes. 	Videur. 	Année civile. 	Tolummi.  Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. Valeur. 

1890 	200 $ 1,000 	1900-1905 	1912 	100,242$195,216 
1891-2 	 1906 	48,376$ 65,765 	1913  ' 	78,261 	169,842 
1893 	100 	500 	1907 	56,585 124,148 	1914 	54,148 	84,583 
1894-5-6 	10 	50 	1908 	44,741 	52,830 	1915 	127,108 205,153 
1897   	1909 	56,924 	71,285 	1916 	136,745 251,226 
1898 	284 	570 	1910 	88,205 	91,951 	1917 	216,288 496,182 
1899 	600 	1,260 	1911 	60,526 	83,865 	 ' 

Importations de silex -Quartz en cristaux. 

, 
Annnéacivile. 	Qtx. 	Valeur. 	Almée civile. 	Cex. 	Valeur. 	Année civile. 	(er. 	Valeur. 

. 	• 
1910 	12,577  511,996 	1913 	13,797 $13,811 	1916(exempt 
1911 	7,877 	7,518 	1914 	17,407 	15,502 	de droit)... 	33,540 	$18,297  
1912 	12,571 	10,630 	1915 	8,036 	5,527 	1917 	17,018 	12,817 

Le court résumé qui suit, touchant les emplois de la silice, a été compilé par M. 
J. Keele, ingénieur en chef de la Section céramique de la division des Mines. 

Emplois de la silice. 

Des roches telles que le quartz, le quartzite, le grès, le silex et la terre à diatomées 
sont les sources/de la silice employée dans diverses industries. La préparation de ces 
matières premières pour des buts industriels consiste en des opérations de broyage, de 
pulvérisation et de lavage selon l'emploi qu'on veut faire de ces matières. Voici quel-
ques-uns des emplois de ces matières. 

Fabrication du verre.-Le sable est le principal constituant de tous les verres, puis 
qu'il comprend de 52 à 65 pour cent de la masse du mélange original. Le brillant est 

64724-141 
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essentiel dans les plus beaux objets en verre aussi ce n'est que le phis pur sable quart-. 
zeux qui sert à sa fabrication. La pureté absolue n'est pas essentielle pour le sable du 
verre à glaces et de fenêtre, mais il n'y faut pas plus de 0.2 pour cent d'oxyde de fer.' 
Des objets en verre grossier, tels que lanternes, isoloirs, bouteilles, cruches de couleur 
verdâtre ou ambrée peuvent être fabriquées avec des sables,moins purs, contenant jus-
qu'à .05 pour cent d'oxyde de fer. 

L'adaptation parfaite du sable à la fabrication du verre peut être .  déterminée de 
façon générale en examinant le sable au point de vue des propriétés suivantes:  •  le sable 
doit être composé presque entièr.  ement de quartz ou de silice (la plupart des sables à 
verre contiennent de 98. à peu de 99 pour cent de silice). La texture nu sable doit être 
telle que les grains ne devraient pas être plus gros de 20 mailles ou plus petits que des 
SO mailles. Le meilleur sable est blanc, ou sable qu'on puisse facilement blanchir par 
le lavage; mais pour les bouteilles et les cruches le sable peut être couleur chair ou cha-
mois, à cause d'une cauche d'argile,sur les grains de sable. 

La plus grande partie du sable à verre dont on se sert aux Etats-Unis s'obtient par 
le lavage d'un grès m'eu et qui s'émiette, mais quand la force motrice est à très bon 
marché il est pratique de produire du sable à verre en broyant du quartzite et des veines 
de quartz. Le produit broyé peut être lavé et nettoyer avant d'être utilisable. Le sable 
à verre pour fabriquer des bouteilles est produit en deux endroits au Canada, à Melo-
cheville (Québec) et à Nelles Corners (Ontario), mais les sables les plus fins sont im- 
portés de Pennsylvanie et de l'Illinois aux Etats-Unis. 

• 
Fabrication des couleurs.—Les fabricants de couleur emploient des quantités con-

sidérables de silice très finement pulvérisée, laquelle forme même le tiers de la couleur 
dans certains vernis. Dans ce but une matière cristalline finement pulvérisée, telle que 
la veine de quartz, ou le quartz des dykes de pegmatite est préférée parce que, au broy-
age, elle donne des' grains anguleux qui adhèrent plus fortement à l'objet peint. Ce 
produit est préparé aux Etats-Unis. 

Fabrication de la poterie.—Dans l'industrie de la poterie, la silice est d'habitude 
appelée silex, et s'emploie pour diminuer le retrait et donner de la rigidité à la poterie 
soumise à de hàutes températures. A cette fin la silice est pulvérisée de façon à passer 
un tamis de 120 à 150 mailles, et ne doit pas contenir plus de 0.5 pour cent de minéraux • 
ferrifères. Toute poterie blanche, telle que la faïence, la porcelaine à usages sanitai-
res, les tuiles de murs et de plancher, la porcelaine électrique, etc., contient de la silice 
en sus de l'argile et du feldspath. La glaçure et l'émail appliquée à la surface non seule-
ment des poteries mais encore des produits de fer émaillé contiennent de la silice comme 
l'un des constitnants. 

La silice à. l'usage des potiers n'est pas préparée au Canada. - 

Savon et poudre à polir.—Du quartz pulvérisé est préféré au sable naturel fine-
ment pulvérisé pour les usages susdits à cause de la blancheur et du caractère anguleux 

•du grain. La terre à diatomées est aussi utilisée comme poudre à polir. 

Silex.—C'est le nom commercial du quartz très finement pulvérisé. La majeure 
partie de la silice importée au Canada pour divers usages y vient sous cette forme. 

Sable réfractaire.—C'est une silice extrêmement réfractaire utilisée pour garnir 
et raccommoder des fours à réverbère et autres, des coupoles et des cuillères employées 
pour renfermer du métal fondu. On s'en sert aussi pour faire les rigoles de coulée 
pour les .moulages de fonte. 

. Briques silico-calcaires.—Les briques silico-calcaires sont faites avec le quaitzite 
qui est broyé en fragments de la dimension voulue, cimentés avec 2 pour cent de chaux 
et moulés en façons de briques. Quand celles-ci sont sèches on les cuit dans des fours 
à une température de 2,600 degrés Fahr., ou à peu près. Ces briques sont fort em-
ployées dans les travaux métallurgiques et dans des fours à coke à sous-produits. 



Les briques dé_ silice sont faites au Canada à Sault Sainte-Marie; à Watertown 
(Ontario'), et ià Sydney (Nouvelle-Ecosse). Une grande usine pour cette fabrication 
est en voie de construction à Whyoocomagh (Nouvelle-Ecosse), pour utiliser le quart-
zite de la Sky Mountain dans le voisinage. 

Carborundum et métaux -électriques.—Le sable de quartz pur est mélangé avec 
certaines proportions de coke pulvérisé, de sel et de sciure de bois, et fondu dans le 
four électrique pour la fabrication du carborundum, et mélangé avec l'oxyde de fer, 
est fondu dans le four électrique pour produire le ferro lsilicium, matière extrêmement 
employée pour la production de l'acier. 

Matière isolante.—En raison de sa structure physique très particulière, la terre à 
diatomées constitue une matière de grande valeur pour la conservation de la chaleur 
dans les fours. Elle est ou bien en paquets à l'état défait, ou bien liée sous forme de 
briques, de blocs, et introduite dans les murs du four en qualité de remplissage. La 
terre à diatomées se présente en grands gisements dans la Colombie britannique et 
dans la Nouvelle-Ecosse. 

Ouvrages à consulter sur les roches siliceuses au Canada et leurs produits:— 
"Minéraux non-métalliques"; par H. Fréchette, division des Mines, Ottawa, 

pp. 80-96. Ce rapport donne les prix obtenus au Canada avant 1914 pour les 
diverses formes de silice employées dans les industries; il expose aussi la -pré-
paration et les emplois de la dite matière= 

"Rapport sommaire", division des Mines, 1917, pp.  53-54, 'et 122-123. Ce 
rapport donne les endroits où se présentent certains gisements de grès dans 
l'Ontario et

- 
 le Québec, et qui se prêtent à la fabrication de la poterie, im I 

l'utilisation des fonderies. 
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SEL. 	 ' 

La production du sel au Canada provient presque entièrement des régions salifères 
du sud-ouest de l'Ontario, quoique pendant un certain temps il y en ait une petite 
production dans le Nouveaulerunswick et au Manitoba. 

Les ventes totales du sel, en 1917 (y compris l'équivalent en sel de la saumure 
employée dans les industries chimiques) furent de 138,909 tonnes, évaluées à $1,047,792, 
non compris les frais d'emballage. La moyenne du nombre d'ouvriers employés pen-
dant l'année fut de 309, et des salaires de $249,073. Les frais d'emballage, pendant 
l'année, se montèrent à $403,879, et il àe trouvait à la fin de l'année, en réserve, une 
provision de sel de 2,024 tonnes. Les ventes de 1917, y compris le sel de table et de 
laiterie furent de 34,252 tonnes; de sel fin ordinaire, 65,117 tonnes; gros sel ordinaire, 
37,398 tonnes; sel pour engrais 2,142 tonnes. 

Les ventes de sel, en 1916, furent de 132,903 tonnes, évaluées à $717,653, compre-
nant le sel de table et de laiterie, 35,045 tonnes; sel fin ordinaire, 54,596 tonnes; gros 
sel ordinaire, 41259 tonnes; et sel pour engrais, 2,003 tonnes. 

Statistiques détaillées de la production du sel, 1911-1917. 

, 

' 	 1912. 	1913. 	1914. 	- 	1915. 	1916. 	1917. 

Ventes de sel 	  tonnes 	05,053 	100,791 	107,038 	119,900 	132,903 	138,9 9 
Valeur du sel (emballage non 

compris 	S 	459,582 	491,280 	493,648 	600,226 	717,653 	1,047,792 
Valeur de l'emballage 	$ 	, 224,696 	262,479 	278,879 	280,747 	309,603 	403,879 
Réserve à la fin de l'année 	 tonnes 	3,256 	4,066 	4,519 	3,613 	1,970 	2,024 
Hommes employés 	 nomb. 	231 	251- 

	
253 	254 	262 	309 

Salaires payés 	$ 	155,648 	178,386 	178,277 	186,059 	219,595' 	249,073 

Expéditions annuelles du sel. 

0 

	

Année civile. 	Tonnes. Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. Valeur. 

1886. 	. 	 . 	62,359 $227,195 	1897 	51,348 $225,730 	1908 	79,975$ 378,798 
1887 	60,173 	166,394 	1898 	57,142 248,639 	1909 	•84,037 	415,219 
1888 	 , 	59,070 	185,460 	1899 	59,339 254,390 	1910 	84,092 	409,624 
1889 	32,832 	129,547 	1900 	62,055 279,458 	1911 	91,582 	443,004 
1890 	43,754 198,857 	1901 	- 	59,428 262,328 	1912 	95,053 	459,532 
1891 	45,021 	161,179 	1902 	64,456 292,581 	1913 	100,7.91 	491,280 
1892 	45,486 	162,041 	1903 	62,452 297,517 	1914 	107,038 	493,648 
1893 	62,324 	195,926 	1904 	69,477 321,778 	1915' 	119,900 	600,226 
1894 	57,199 	170,687 	1905 	67,340 320,858 	1916 	132,903 	717,653 
1895 	52,376 	160,455 	1906 	76,720 329,130 	1917 	138,909 	1,047,792 
1896 	43,960 169,693 	1997 	72,697 342,315 

Exportations.-Pendant plusieurs années, l'exportation du sel avait été très petite, 
de 200 à 300 tonnes par année, mais en 1917, les exportations se montèrent à 8643 
tonnés évaluées à $94,364, contre des exportations en 1916, de 153 tonnes, évaluées à 
$2223. 
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Exportations de sel. 

' 

Année civile 	Livres 	Valeur 	 Année civile 	Livres 	Valeur 
.  

1906  . 	 618,707 	$ 	3,437 	1912 	289,150 	$ 	3,723 
1907 	2,222,542 	1,709 	1913 	460,900 	3,047 
1908 	529,229 	3,840 	1914 	952,700 	5,229 
1909 	276,765 	2,488 	1915 	 • 	889,300 	5,836 
1910 	275,200 	2,618 	1916 	305,900 	2,223 
1911 	454,600 	5,055 	1917 	  17,285,000 	94,364 

\. 

Importations. -Les importations de sel ont été pendant plusieurs années plus 
fortes en quantités et presque aussi fortes en valeur que la production indigène. Pen- _ 
dant l'année civile 1917, les importations de sel sujettes à des droits comprenaient: sel 
en vrac 44,973 tonnes évaluées à $184,792, et sels en sacs, en barils ou autres façons 
d'emballage, 12,293 tonnes, évaluées à $120,665. Le sel importé du Royaume-Uni, ou 
d'une possession britannique quelconque, ou importé pour l'usage des pêcheries de mer 
bu du golfe, franc de droits, fut importé dans la proportion de 113,545 tonnes, évaluées 
à $782,748, donnant des importations totales de 170,810 tonnes évaluées à $1,088,205. 

Importations de sel soumis aux droits, 1910-1917. 

Sel fin, 	en vrac 	Se1,114.,ensaes,barils 	Total. 
Année civile 	 n. 	(a) 	 ou autrement (b) 

Livres 	Valeur 	Livres 	Valeur 	Livres 	Valeur 

•	  

	

1910 24,275,700 	$ 	41,703 	10,954 ,300 	$ 	41,340 	35,230,001 	$ 	83,043 
1911 	27,970,500 	45,178 	11,280,800 	49,283 	39,251,300 	94,461 
1912 	35,436,700 	55,089 	14,601,600 	61,008 	50,038,300 	116,097 
1913 	45,574,800 	73,115 	17,440,200 	74,660 	63,015,000 	147,775 
1914 	52,131,100 	82,149 	15,655,500 	68,959 	67,786,600 	151,108 
1915 	55,226,400 	84,449 	13,734,800 	50,997 	68,961,200 	135,446 
1916 	68,070,200 	111,130 	15,353,900 	59,980 	83,429,100 	171,110 
1917 	89,945,600 	184,792' 24,585,400 	120,665 	114,531,000 	305,457 

(a) Droits, 5e. par 100 livres. (b) Droits, 71c. par 100 livres. 

Importations:-Sel exempt de droits.* 

Année civile 
•`, 

Livres Valeur Année civile, Livres Valeur 

$ 

364,735 
326,325 
352,031 
417,508 

1914 
1915 
1916 
1917 

1910 	  
1911 	  
1912 	  
1913 	  

217,537,000 
202,347,100 
219,278,900 
225,877,200 

217,505,500 
206,011,600 
218,986,700 
227,089,900 

389,773 
382,080 
523,725 
782,748 

Sel importé du Royaume-Uni ou des possessions britanniques, ou importé pour l'usage des pêcheries 
de la haute mer ou du golfe. 



$ 717,653 
2,223 
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La consommation totale de sel, esn 1917, fut de 301,077 tonnes évalues à $2,041,633, 
contre 283,958 tonnes évaluées à $1,410,265, en 1916; 256,942 tonnes évaluées à $1,111,-, 
916 en 1915; et 249,208 tonnes évaluées à $1,029,300, en 1914. 

Consommation du sel au Canada, en 1916 et 1917. 

1916. 1917. 

Livres Valeur Livres Valeur 

715,430 
171,110 
523,725 

1,410,265 

Production du sel canadien. 	  
Moins exportations. 	  

Importation de sel sujet au droit 	 
Importations de sel exempt de droit 	  

Total 	 

265,806,000 
305,900 

265,500,100 
83,429,100 

218,986,700 

567,915,900 

277,818,000 
17,285,000 

260,533,000 
114,531,000 
227,089,000 

602,153,000 

1,047,792 
, 94,364 

953,428 
305,457 
782,748 

2,041,633 

La fabrication de la soude caustique et du chlorure de chaux s'est faite à Sand-
wich depuis 1911 par la Canadian Salt Company, et une seconde usine pour la fabrica-
tion des produits de la soude est en construction à Amherstburg par la Branner Mond 
Canada, Limited. 

Les importations annuelles de soude caustique et de chlorure de chaux depuis 
1910 sont indiquées dans le tableau qui suit: 

Importations de soude caustique et de chlorure de chaux. 

Soude caustique Chlorure de chaux 

Livres Valeur Livres Valeur 

1910 	  
1911 	  
1912 	  
1913 	  
1914 	 
1915 	  
1916 	  
1917 

13,974,444 1  
13,812,053' 
14,544,545 
15,983,298 
18,436,827 
7,737,149 

12,502,758 
13,694,560 

• 

$ 267,338 
259,982 
278,579 
291,008 

- 314,278 
184,468 
508,860 
643,178 

10,386,519 
11,725,167 
12,183,765 
12,761,153 
15,147,645 
12,015,999 
7,892,923 
7,719,919 

116,923 
118,501 
113,346 
115,614 
138,619 
112,142 
158,546 
100,834 
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TALC. 

La quantité totale des expéditions du tale brut et broyé faites par les propriétaires 
des mines exploitées en 1917 fut de 15,803 tonnes évaluées à $76,539, contre des expédi-
tions, en 1916, de 13,104 tonnes évaluées ù $49,423, et, en 1915, de 11,885 tonnes éva-
luées à $40,554. Une partie considérable des expéditions du minéral brut compris dans 
les chiffres ci-dessus est broyée à Madoc et la totalité des expéditions de talc broyé, en 
1917, fut de 13,678 tonnes, de différentes qualités mais d'une valeur moyenne de $13 la 
tonne. Le talc brut se vendit de $4 à $8 la tonne. , • 

■ Les exPloitants furent: 
MM. Cross and Wellington, Madoc, qui exploitent la mine FIenderson, sur le lot 

14, concession XIV, township de Huntingdon. 
L'Anglo-Atreerican Talc Corporation, Limited, Madoc, qui exploite la mine Con-

nolly, sur la moitié ouest du lot 15, concession XIV;township de Huntingdon, comté 
de Hastings, Ontario. - 

La mine Henderson a été exploité pendant plusieurs années; la plus grande partie 
du rendement est vendue à Geo. H. Gillespie and Co., qui exploite une usine de bro-
yage à Madoc, ét le reste est expédié aux Etats-Unis. 

Production annuelle de stéatite et de talc. 

Année civile 	Tonnes 	Valeur 	Année civile 	Tonnes 	Valeur 	Année civile 	Tonnes Valeur 

, 

1886 	50 	8 	400 	1897 	157 	8 	359 	1908 	1,016 8 3.049 
1887 	100 	800 	1898 	405 	1,000 	1909 	4,350 	10,300 
1888 	- 	140 	280 	1899 	450 	1,960 	1910 	7,112 	22,308 
1889 	195 	1,170 	1900 	1,420 	6,365 	1911 	7,300 	22,100 
1890 	917 	1,239 	1901 	259 	842 	1912 	8,270 	23,132 
1891 	Néant 	Néant 	1902 	689 	1,804 	1913 	12,250 	45,980 
1892 	1,374 	6,240 	1903 	990 	2,739 	1914 	10,808 	40,418 
1893 	717 	1,920 	1904 	840 	1,875 	1915 	11,885 	40,554 
1894 	916 	1,640 	1905 	500 	1,800 	1916 	13,104 	49,423 
1895 	475 	2,138 	1906 	1,234 	3,030 	1917 	15,803 	76,539 
1896 	410 	1,230 	1907 	1,534 	4,602 

Les exportations de talc pour les neuf mois finissant le 31 décembre 1917 furent 
évaluées à $131,637; la quantité n'étant pas donnée. 

Les importations de tale, en 1905, furent de 154 tonnes, évaluées à $1866, contre 
584 tonnes en 1914, évaluées à $8083, et 402 tonnes, en.1913,, évaluées à $10,706. Les 
importations n'ont pas été relevées séparément depuis 1915. 



1 

— 	 Production. 	Importations 	Exportations 	Consommation 

	 ---- 

, 	8 	 8 	 $ 	 $ 

id 	7,721,246 	28,356 	16,857 	7,735,745 

	

4,779,038 	6,610,837 	138,143 	11,251,732 

	

1,558,487 	78,251 	. 74,523 	1,562,215 
'ire. 	 201,355 	 1 	201,335 

• 	2,326,249 	312,403 	290,964 	2,347,638 
, 	7,789 	106,893  	114,682 

	

3,240,147 	764,658 	126,882 	3,877,923 

	

19,837,311 	7,901,398 	647,369 	27,091,340 
- 

Ciment de Portlai 
Produits argileux 
Chaux . • s-
Brique silico-calca 
Sables et graviers 

	

Ardoise 	 

	

- Pierre 	 
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MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ET PRODUITS ARGILEUX 

AVANT-PROPOS. 

Les sujets compris sous ce titre sont, dans leur ordre, d'exposition: le ciment, les 
produits argileux de différentes sortes, tels que brique, tuyaux d'égouts et drains, pote-
rie, etc., chaux, brique silico-calçaire, sable et gravier, ardoise, pierre à bâtir et à autres 
fins, comprenant granite, marbre, calcaire, grès, etc. Les statistiques de la production 
ne comprennent pas la pierre à ciment ou à chaux; mais - elles sont aussi complètes que 
possible pour toutes les autres carrières de pierres en exploitation ;.néanmoins il y "a, 
sans doute, une grande production de pierres pour travaux d'assises, pour empierrement 
de routes et pour travaux de voies ferrées sur le compte de laquelle il n'y a pas de don-
nées à notre disposition. 

La valeur totale de la production des matériaux de construction, en 1917, s'élève à 
$19,837,311, en comparaison de $17,467,186 en 1916 et de $17,920,959 en 1915, l'augmen-
tation en 1917 étant de $2,370,125, ou 13-6 pour cent en comparaison de l'année précé-
dente. 

La valeur totale des importations de la même classe de produits en 1917, fut de 
$7,901,398 contre $5,562,220 en 1916; et $3,912,946 en 1915. 

La totalité des exportations fut évaluée à $647,369 en 1917, contre $681,239 en 1916, 
et $519,676 en 1915. 

La consommation totale apparente de ces matériaux de construction basée sur la 
statistique de la production, importations et exportations' comprises, était évaluée' en 
1917 à $27,091,340 en comparaison de $22,348,167 en 1916 et de $21,314,029 en 1915, soit 
un surplus de consommation en 1917, de $4,743,187. 

Un résumé de la production, importations, exportations et consommation comprises 
des matériaux de construction et des produits argileux en 1917 et 1916, de même que de 
la production annuelle de 1910 à 1915, est donné dans les tableaux suivants:— 

Matériaux de construction, année civile, 1917. 
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Matériaux de construction, année civile, 1916. 

	

Production.' 	Importations 	Exportations 	Consommation 

- 8 	 $ 	 $ 	 $ 

Ciment de Portland 	6,547,728 	43,747 	2,424 	6,589,051 
Produits argileux 	4,120,805 	4,554,167 	80,112 	8,594,860 
China 	 1,091,463 	96,332 	66,406 	1,121,389 
Brique silico-calcarre 	126,235 	 128,235 
Sables et graviers 	1,838,320 	183,894 	388,309 	1,633,905 
Ardoise 	 6,223 	96,776  	102,999 
Pierre 	3,736,412 	587,304 	143,988 	4,179,728 

	

17,467,186 	5,562,220 	681,239 	22,348,167 

Production de matériaux de construction, 1910-1915. 

	

1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 

8 	8 	8 	8 	8 	8 

Ciment 	6,412,215 	7,644,537 	9,016,556 	11,019,418 	9,187,921 	6,977,024 
Produits argileux 	7,629,956 	8,359,933 	10,575,869 	9,504,314 	6,871,957 	3,914,488 
Chaux 	 14137,079 	1,517,599 	1,844,849 	1,609,398 	1,360,628 	1,015,702 
Brique silico-calcaire 	371,857 	. 	412,427 	1,020,386 	906,665 	609,515 	141,742 
Sables et graviers 	 (a) 	407,974 (a) 	408,110 	1,512,099 	2,258,874 	2,505,310 	1,624,767 
Ardoise  	 18,492 	8,248 	8,939 	6,414 	4,837 	2,039 
Pierre 	 3,650,019 	4,328,757 	4, 726,171 	5,504,639 	5,469,056 	4,244,997 

Total 	19,627,592 	22,709,611 	28,794,869 	30,809,752 	26,009,227 	17,920,759 
, 

(a) Exportations seulement. 

• 1 

• 



1 
3 

14 
2 
4 
2 

140 
. 1,800 

8,900 

600 

1 
1 

2 
1 

2 
7 
2 
2 
2 

1 
2 
9 

4 
1 

12,000 
9,700 
3,640 

3,000 

1 
3 

le; 
2 
4 
3 

29 
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CIMENT. 

La quantité totale de ciment fabriquée en 1917, d'après les rapports reçus des ma-
nufacturiers, a été de 4,987,255 barils de 350 livres nettes (87?,769) contre 4,753,033 
barils (831,781 tonnes) fabriqués en 1916, soit une augmentation de 134,222 barils (23,- 
489 tonnes) ou près de 3 pour cent. • 

La quantité totale de ciment de Portland canadien vendu en 1917, fut de 4,768,488 
barils (834,485 tonnes) contre 5,369,560 barils (939,671 tonnes) en 1916, soit 11.2 pour 
cent. 

La consommation totale de ciment en 1917, comprenant les ciments soit canadiens 
soit importés, fut de 4,777,068 barils de 350 livres chacun (835,987 tonnes), contre 
5,390,156 barils (943,252 formes) en 1916, soit une diminution de 613,038 barils (107,- 
290 tonnes) ou de 11.4 pour cent. 

La production du ciment au Canada au cours des quelques dernières années, bien . 
qu'entièrement classée comme Portland, comprenait un rendement de pouzzolane fabri-
quée avec les scories des hauts fourneaux de Sydney, N.-E., et une petite production de 
"Portland naturel" manufacturé à Babcock, Manitoba. La fabrique de ciment avec les 
scories, de Sydney, a été cependant inactive pendant les deux dernières années. 

En mdyenne les équipes qui ont travaillé dans les fabriques canadiennes de ciment 
pendant 1917 ont été de 1,396 hommes,  et le total des salaires payés de $1,424,215. En 
1916 avec une moyenne de 1,695 hommes pour faire le travail, les salaires payés s'élevè-
rent à $1,307,224. , 

La production de ciment en 1917 provenait de neuf fabriques; sept autres fabriques 
-demeurèrent inactives toute l'année. La capacité totale des vingt-six fabriques com-
plètes est, d'après les rapports, de 50,200 barils, ainsi qu'on pourra voir répartie par pro-
vince au tableau suivant. En comparaison de 1916, le nombre total de fabriques accuse 
une diminution de trois fabriques, dont deux ont été consignées comme démontées et 
une troisième, abandonnée. 

Capacité de production quotidienne des fabriques complètes, 1916 et 1917. 

1916 1917 

Active Fermée Total 	Active Fermée Total 

Ca- N 	Ca- 
pacité 	pacité No. Ca- 

pacité No. Ca-
pacité No. Na Ca-

pacité No. Ca-
pacité 

J40 
4,600 
8,150 

...... 
7,000 
2,000 

140...  
16,600 1 
19,850 5 
3,725 2 
7,500 .. 
5,600 1 

140 
16,600 
17,850 
- 3,640 
7,000 
5,000 

Nouvelle-Ecoase. 	 
Québec 	  
Ontario ........ 
Manitoba - 	  
Alberta 	.... 

	

Colombie britannique 	 

14,800 
10,950 
3,725 
4,000 
5,000 

14 1 7 26 15 38,475 14,940 53,415  II.  9 28,340 21,890 50,230 

Les fabriques complètes se répartissent de la façon suivante: une dans la Non-
velle-Ecosse, utilisant le laitier des hauts fournaux ; trois dans la province de Québec, 
employant du calcaire et de l'argile; quatorze dans l'Ontario, dont huit employant de 
la marne, et du calcaire; deux fabriques dans le Manitoba, dont l'une fait un ciment 
de PorVand naturel; quatre dans l'Alberta, utilisant toutes du calcaire; et deux en 
Colombie britannique employant aussi le calcaire. 

, La statistique des ventes annuelles de pierre naturelle et de ciment
) 
de Portland 

depuis 1887 figure au tableau suivant:- 
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*Production annuelle de ciment. 

Ciment naturel. Ciment Portland. - Total. 

Année civile. 
Valeur 
moyen- 

ne. 

Videur 
moyen- 

ne. 
Barils. Valeur. Valeur. Barils. Valeur. 

• $ 

0 77 
0 85 
1 14 
1 08 
1 OS 
1 OS 
0 92 
0 86 
0 77 
0 81 
O 81 
0 80 
0 71 
0 77 
0 81 
088 
0 72 
0 70 
0 70, 
0 78. 
... 

1 20 
1 93 
1 81 
200 
1 98 
1 82 

- 180 
 1 75; 

199 
2 011 
103, 

'1 781 
1 73 
1 83 

.1 41 
1 42 
1 49 
155 

- 1'39 
1 31 
135 
1 - 34 
128 
127 
128 
123 
1 22 
1 62 

1887 	  
1888 	  
1889  - 
1890. 
1891 	  
1892 	  
1893. 	  
1894 	  
1895 	 
1896. .. . ..... 

1897 	  
1898 	 
1899 
1300. 	  
1901 	  
1902 	  
1903..., 	 ..... 
1904. 	  
1905 	 
1906.. 	  
1907 	  
1908. 	 
1909. 
1910 	 •  
1911 	  

1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	 
1917 	 

90,474 
87,521 
90,846 
88,187 

126,673 
72,65 

,68,219 
70,705 
85,450 
87,125 

117,387! 
125,428 ! 

 133,328 
127,931 
92,252! 
56,814 1 

 11,181 
8,610 
5,775 
1,011 

• o 
o 
O 

o 

69,790 
74,822 

103,479 
94,912 

130.167 
74,842 
60,7951 

.60.5001 
05,893' 
73,412 

119,308 
99,994 
94,115 
98,032 
74,065 
50,217 
10,274 
6,052 
4,018 

815 
0 
0 

-O 
0 
0 
0 
O 

NIL 
14,695 
2,633 

, 29,221 
• 31,914 

35,177 
62,075 
78,385 

119,763 
163,084 
255,366 
292.121 
317.066 
594.541 
627.711 
910,358 

1,316.018 
2,119,761 
2,436,903 
2,665,289 
4,067,709 
4,753,975 
5,692,915. 
7,132,732 
8,058,805 ; 

 7,172,480! 
5,681,032 
5,369,560 
4,763,488  

17,583 
5,082 

52,751 
63,818 
69,795 

112,880  
141,151 
209,380 
321,168 
513,983 
562,916 
565,615 

1,028,618 
4150,59'z 
1,287,992 
1,913,740 
3,164,807 
3,777,328 
3,709,139 
5,345,802 
6,412,215 
7,614,537, 
9,106,506 

11,019,418 
9,187,921 
6,977,024 
6,547,728 
7,724,246  

69,843 
50,668 
90,474 

' 102,216 
93,479 

117,408 
158,597 
108,142 
128,294 
149,090 
205,213 
250,209 
596,753 
417,552 
450,394 
722,5251 
719,9931 

.967,172 
1,360,732 1  
2,128,3741 
2,411,868' 
2,666,333 
4,067,7091 
4,753,9751 
5,692,9151 
7,132,7321 
8,658,8051 
7,172,480; 
5,681,032' 
5,369,560 
4,768,488  

81,909 
35,593 
69,790 
92,405 

108,861 
147,663 
194,015 
144,637 
173,675 
201,651 
275,273 
397,580 
633,291 
662,910 
660,030 

1,127,550 
1,225,217 
1,338,239 
1,924,014 
3,170,859 
3,781,371 
3,709,951 
5,345,802 
6,412,215 
7,044,537 
9,106,556 

11,019,418 
9,187,924 
6,077,021 
6,547,728 
7,724,216 

$  C. c. 

• Quantités vendues ou employées. 

Une comparaison des principales statistiques de 1917 et 1916 faisant voir l'aug-
mentation ou la diminution, selon le cas, est donnée au tableau suivant: 

En 1916, les ventes dépassèrent la production alors qu'en 1917 la quantité fabri-
quée fut plus forte que la quantité vendue et, il en résulta une augmentation du stock 
de ciment en magasin à la fin de 1917. 

Tableau comparatif de la production -, des ventes et des importations de ciment de 
Portland, en 1916 et 1917.. 

... 

1916. 	1917. 	Auginen. Pour-cent.  Diminii-  Pour-cent. 

	

tation. 	 tion. 

' 

Ciment vendu ou employé 	barils 5,369,560 4,768,488  	. 	601,072 	112 
Ciment manufacturé.  	« 	4,753.033 4,987,255 	134,222 	28 	 
En magasin le ter janvier  	. 	2,072,266 	1,411,609 ... 	. . 	.... 	.... 	630,657 	304 
En magasin le 31 décembre 	. 	1,441,875 1,660,405 	215,530 	149   ..... .... 

Valeur du ciment ven. ou employé 	$ 	6,547,728 7,724,216 1,17,51' 	179 	...... 	 .... 	..... 

Prix moyen par baril 	ef 	 122 	1162 	40 	328 	 
. Salaires payes  	. 	1,307,221 1,424,215 	116,991 	89  	• 

Hommes employés. 	 nombre 	1,695 	1,396  	 299 	176 

Importation de ciment Portland. .barils 	20,596 	8,580  	12,016 	58•3 
Valeur du ciment 	$ 	31,621 	19,616  	11,975 	379 
Prix moyen par baril... .. 	...... 	n 	151 	. 	219 	075 	481 	' 

Consommation totale de ciment au 
Canada 	 barils 5.390.156 4.777.068 	 613,088 	114 ' 



Ciment de calcaire. 

Barils. 	% 

Ciment de marne. 

Barils. 

1911 	- 
1912 	 
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	........ 	  
1917 	  

1,626,857 
.1,420,155 
1,491,131 

641,869 
429,268 
164,436 
96,755 

*4,050,682 
"5,720,849 
*7,395,202 
8,085,400 
4,724,495 
4,58,597 
4,890,500 

720 
.3e- 0 

832 
927 
91'7 
066  
981 

28 . 0 
200 
168 7.3 
8'3 
3'4 
19 
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Sur la quantité totale de ciment fabriqué en 1917, 96,755 barils ont été fabriqués 
avec de la marne et 4,890,500 barils avec du calcaire. En 1911, 28 pour cent de la quan-
tité totale du ciment avait été fabriqué avec de la marne, mais la production à partir 
de cette matière a fléchi si rapidement. qu'en 1917 il n'a été produit que le 2 pour cent 
du total avec celle-ci. 1 

La proportion: de ciment fabriqué avec de la marne et du calcaire depuis 1911, 
- peut se voir dans le tableau suivant:- 

Production. de ciment avec de la marne et avec du calcaire. 

*Y compris le ciment de imries. 

Les statistiques de la. production annuelle du ciment de Portland depuis 1897; 
qui donnent la quantité fabriquée, la quantité vendue, les stocks en réserve à la fin 
de l'année, la valeur.des ventes, etc., sont indiquées dans le tableau suivant:- 

Production annuelle de ciment de Portland. 

(Barils.) 

1897 	  
1898 	  
1899 	  
1900 	  
1901 	  
1902.. 	  
1903 	  
1904 	  
1905. 	  
1906 	  
1907.. 	  
1908. 	  
1909. .......... 
1910 	 
1911 	  
1912. 	  
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	 
1917   	

Année. Nombre 
d'usines. 

4 
8 
9 

10 
13 
15 
17 
23 
22 
22 
94' 
24 
27 
24 
17 
15 
9 

Quantité 
fabriquée. 

360,160 
562,335 
714,136 
908,990 

1,541,568 
2,152,562 
2,491,513 
3,493,961 
4,146,708 
1,396,282 
5,677,539 
7,141,004 
8,886,333 
8,727,269 
5,153,763 

, 4,753,033 
4,987,255 

Quantité 
vendue. 

119,763 
163,084 
225,366 
292,124 
317,066 
594,594 

. 627,741 
910,358 

1,346,518 
2,119,761 
2,436,603 

 2,665,289 
4,067,709 
4,753,975 
5,692,915 
7,132,732 
8,658,805 
7,172,480 
5,681,032 
5,369,560 
4,768,488 

En stock 
31 déc. 

58,094  
• 33,446 

128,386 
112,051 
306,466 
302,356 
354,435 

1,214,021 
1,777,238 

832,038 
903,589 
903,094 

1,089,595 
2,628,117 
2,062,961 
1,414,875 
1,411,609 

Valeur des 
, ventes. 

209,380 
324,168 
513,983 

,562,916 
565,615 

1,028,618 
1,150,592 
1,287,992 
1,913,740 
3,164,807 
3,777,32 4  
3,709,139 
5,345,802 
6,412,215 
7,644,537 
9,106,556 

11,019,418 
' 9,187,924 

6,977,024 
6,547,728 
7,724,246 

Moyen-
ne par 
bariL 

8 
1.75 
1.99 
2.01 
1.91 
1.78 
1.73 
1.83 
1.41 
1.42 
1,49 
1.55 
1.39 
1.31 
1.35 
1.34 
1.28 
1.27 
1.28 
1.23 
1.22 
1.62 

Capacité 
quotidienne 
des usines. 

3,900 
4,850 

8,000 
10,500 
14,400 
27,500 
23,050 
25,835 
28,810 
36,515 
50,540 
48,815 
41,850 
38,475 
28,340 

• Importations et exportations.-La quantité de ciment exportée n'est pas donnée 
mais la valeur indiquée en 1914 a été de $16,857 comparée à une valeur des exportations 
en'1916 de $2,42-4, et de $5,161 en 1915. 	- 



5,161 
2,424 

16,857 
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Avant 1901 les importations de ciment étaient plus considérables que la Production 
canadienne mais elles ont diminué régulièrement en raison de l'augmentation de la 
production du pays jusqu'à l'année 1909, alors que_les importations s'élevèrent à 142,- 
194 barils ou à 3 pour cent à peu près de la consommation du Canada. De 1910 à 1912 
inclusivement il y a eu une augmentation régulière dans l'importation du ciment, les 
importations de 1912 s'étant élevées à 1,434,413 barils. A cause de la rareté du ciment 
dans l'ouest du Canada, les droits de douane furent réduits de moitié pour une période 
de quatre mois et demi, en 1912, et le 31 mai 1913 une réduction permanente de 12 
cents .4 à 10 cents par cent livres fut faite au tarif général. Les importations sont 
cependant timnbées à 254,093 barils en 1913, à 98,022 barils en 1914, à 28,190 barils en 
1915, à 20,596 barils en 1916, et à 8,580.barils en 1917. 

Les Etats-Unis ont été la principale source d'importations au cours des quelques 
dernières années; ils ont fourni plus du 96 pour cent des importations de 1916, tandis 
que la Grande-Bretagne ne fournissait que le 4 pour cent, environ. En 1914 c'était 
environ le 71 pour cent, et en 1913 le 68 pour cent des importations qui provenaient des 
Etats-Unis. Les pays d'origine des importations pour 1917 n'ont pas été 'indiqués sépa-
rément. 

Les statistiques des exportations de ciment depuis 1906, et des importations depuis 
1907, sont comme suit:- 

Exportations de ciment. 

Valeur. Il Année ci; ile. Année civile. Valeur. II Année civile. Valeur.I1 Année civile. Valeur 

1906_ 
1907... 
1908... 

3 
7,551[1909 	  

- 9,6181 1910 
34,591[1911. 

113,36211912 
12,9141913 
4,067 1914. 

2,42Ï 1915 	  

1917 
1,7 1916 
2,  

Importations de ciment. 

Ciment Portland.  - Ciment 
et produits 

du 
N.E.D.* 

Ciment hydraul que.t 

Valeur  Quantité. Valeur, moyenne.  
Année civile. 

Quantité. Valeur. Valeur 
moyenne. 

13,748 
5,843 
6 ,374 

 7,718 
7,430 
9,698 

17,729 
12,533 
7,410 

12,126 
8,710 

1907 	  
1908 	  
1909 	  
1910 	  
1911 	  
1912. 	  
1913 	  
1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917. 	  

Qtx. 	 8 

	

16,783 	6,339 	0.38 

	

2,752 	921 	0.33 

	

682 	614 	0.90 

	

365 	319 	0.96 

	

26,655 	6,107 	0.23  

Qtx. 

2,354,204 
1,641,672 

497,678 
1,222,586 
2,316,707 
5,020,446 

889,324 
345,076 
98,664  
72,087 
30,031 

3 
837,520 
531,045 
166,669 
468,046 
834,879 

1,94;9,529 
109,303 
147,158 
40,426 
31,621 
19,616 

0.36 
0.32 
033  
0.38 
0.36 
0.39 

- 

 

046 
 0.43 

0.41 
0.44 
0.65 

'Ciment non ailleurs dénommé et produits fabriqués de ciment. 
t Compris avec le ciment de Portland, depuis 1912. 	 - 

Consommation de ciment.-La  consommation du ciment est de fait représentée Par 
la produétion du pays et aussi par les importations, les exportations étant en quantité 
négligeable, bien que beaucoup plus considérable en 1917 que dans les années précéden-
tes. La consommation totale de ciment au Canada en 1917 fut de 4,777,068 barils (835,- 
987 tonnes), se composant de 4,768,488 barils (834,485 tonnes) de ciment canadien, et 
de 8,580 barils (1,502 tonnes) de ciment importé, le ciment canadien représentant 99.8 
pour cent et Pimporté de 0.2 1:Our cent du total. 

En 1916, la consommation totale de ciment fut de 5,390,156 barils (943,277 tonnes) 
comprenant 5,369,560 barils (939,673 tonnes) de ciment canadien, et 20,596 barils 
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(3,604 tonnes) de ciment importé, le ciment 
l'importé 0-4 pour cent du total. 

Consommation annuelle de ciment de Portland. 
, 

Canadien. 	 Importé. 	TotaL 
Année civile. 

	

Barils. 	Pour-cent. 	Barils. 	Pour-cent. 	Barils. 

• 
1901 	 317,066 	36 	555,900 	64 	872,966 
1902.  	594,594 	52 	541,954 	48 	1,139,648 
1903 	 627,74) 	45 	773,678 	55 	1,401,419 
1904 	910,358 	54 	784,630 	46 	1,694,088 
1905. . .. 	1,316,548 	59 	• 	918,701 	41 	2,263,249 
1906   	2,119,764 	76 	665,845 	24 	2,785,609 
1907 	2,436,093 	78 	672,630 	22 	3,108,723 
1908 	 2,665,289 	85 	469,019 	15 	3,13-1,338 
1900.  	

. 	
' 	 4,067,709 	97 	142,191 	3 	, 4,209,903 

•	  1910. 	 4,753,975 	93 	349,310 	7 	6,103,285 
1911.  	5,692,915 	90 	661,916 	10 	6,354,831 
1912 	7,132.732 	83 . 3 	1,434,413 	167 	8,567.145 
1913 	  . 	. 	8,658,805 	971 	254,093 	2 - 9 	8,912,898 

•	 1914. 	 7,172,480 	937 	98,022 	1'3 	7,270,502 
1915.    	5,681,032 	99 . 5 	28,190 	05 	5,709,222 
1916.    	5,369,56[) 	996 	20,596 	04 	5,390,156 
1917.    	4,768,483 	99 8 	8,580 s 	02 	4,777,068 

Nouvelle-Ecosse.-I1 n'y a qu'une fabrique de ciment dans la Nouvelle-Ecosse; elle 
est située à Sydney et travaillée par la Sydney Cement Company, Limited. 'On y 
fabrique du ciment pouzzolane avec les scories des hauts fourneaux et avec de la chaux. 
Cette fabrique a été inactive depuis trois ans. 

Québec.-Cette province possède trois fabriques de ciment complètement outillées, 
toutes trois exploitées par la Canada Cement Company, Limited; deux sont situées près 
de Montréal, une à la Longue-Pointe mais qui a été inactive toute l'année, en ce qui 
concerne la production de ciment; elle s'est employée à la`calcination de la magnésite; 
une autre est à Montréal-Et; et la troisième à Hull. L'usine de Hull a également 
servi à calciner de la magnésite durant l'année 1917. Les usines de Montréal ont main-
tenant une Capacité collective quotidienne de 13,800 barils et celle de Hull de 2,800 
-barils. La quantité totale de ciment vendu ou utilisé par les producteurs en 1917 dans 
cette province fut de 2,079,625 barils, d'une valeur de $3,274,989, contre 2,150,475 barils 
d'une valeur de $2,525,863, en 1916. Deux nouvelles usines sdnt en voie de construc-
tion dans cette province, l'une à Neuville et l'autre à la Pointe aux Trembles. 

Ontario.-L'Ontario est toujours la plus productive des provinces du Canada, ayant 
quatorze usines complètes dont la capacité de production quotidienne était de 17,850 
barils à la fin de 1917. 

Les ventes totales de ciment dans l'Ontario, en 1917, ont été de 1,676,904 barils, 
évalués à $2,267,610, contre 2,230,386 barils évalués à $2,312,677 en 1916. 

- On trouvera les statistiques détaillées de la production en 1916 et 1917 au tableau 
suivant : 	- 

Production du ciment dans l'Ontario, en 1916 et 1917. 
_ 

	

1916. 	1917. 	Augmenen. Pour-cent 	Dlminut'n. Pour-cent. 

Ciment vendu ou employé. bris 	2,230,386 	1,676,904  	553,482 	24'8 
Ciment manufacturé 	,. 	1,858,693 	1,865,785 	7,092 	4 
Stock en magasin, lerjanv 	 ., 	753,301 	378,365  	 ' 374,936 	498 
Stock en magasin, 31 déc... .. 	381,608 	567,260 	185,652 	481 	 
Valeur, ciment vendu 	8 	2,312,677 	2,267,610 	........... .... 	. 	... 	45,067 	116 
Salaires payés... .....  	8 	490,126 	562,206 	72,080 	14'7 	, .. 	 
Hommes employés 	nomb. 	722 	599  	123 	17 0 
Capacité totale quotidienne 

	

des usines exploitées. .. d bris 	10,950 	9,700  	1,250 	114 
.. 

canadien représentant- 99-6 pour cent et 
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Manitoba.—La Conim–  e;:cial`Cement Cdmpahy/ de  de Winnipeg exploite une fabrique 

de ciment de Portland, naturel à Babcock, 75 milles au sud-ouest de Winnipeg, sur le 
chemin de fer Nord-Canadien. La capacité de l'usine est d'environ 255 barils par jour. 
La nouvelle usine de la Canada .Cement Company, près de Winnipeg, parfaitement 
outillée et mise en opération , en. 1914, a une capacité de production quotidienne de 
3,500 barils. On extrait le calcaire d'un terrain situé dans la commune 28, rang 
10, à l'ouest 'du premier, méridien, et à environ 130 milles au nord de Winnipeg, sur 
l'embranchement Oak-Point du chemin de fer Nord-Canadien. 

Alberta.—Cette pro.  vince 'possède quatre usines complètement outillées d'une 
capacité totale de production quotidienne d'environ 7,500 barils; elles sont situées à 
Exshaw, Calgary, Blairmore et Marlboro, les trois premières fabriquent avec de la 
pierre à chaux, et la dernière 'transformée en 1916 utilise le calcaire au lieu de la , 

En sus des usines complètement mcintées, deux autres sont en voie de construction: 
une à Blairmore, par la Keystone Portland Cenient Company, et une à Dauntless, près 
de Medicine-Hat, par la , Canada Cernent Company; cette dernière usine devra t.voir 
une capacité de production annuelle de 1,000,000 de barils conformément aux plans. 

La quantité totale de ciment mise sur le marché par les fabricants pendant l'année 
1917 a été de 259,423 barils évalués à 567,969, comparée à 257,721 barils évalués à 
$477,832 en 1916. . , , • , 

Colombie britannique.—L'usine..construite à Princeton par la' British, Columbia 
Portland Cement Co., Ltd., ayant une capacité de production quotidienne de 600 
barils est maintenant abandonnée. L'usine de la Vancouver, Portland Cement Com-
pany à Tod Inlet, a une capacité de 3,000 barils par jour. L'usine de la Associated 
Cement Company (Canada), Lirnited, qui a succédé à la Portland Cement Construc-
tion Company, Limited, à Bamberton, a une capacité de production quotidienne d'en-
viron 2,000 barils. Dans les deux cas le calcaire, 'l'argile et l'argile schisteuse sont 
tirées des terrains qui avoisinent les fabriques. 

• 

• 

64724-15 
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. 	, 	, ARGILES . ET PRODUITS ARGILEUX. 	 ' 

Pendant plusieurs années on n'a Produit' et Venda qu'une Petite •qu'aniité d'argile 
réfractaire, et dans le courant des cinq dernières années il y a eu une faible augmen-
tation de production dé kaolin ou argile à porcelaine, provenant' d'un dépôt dans la 
province dé Québec. Ces cas exceptés, presque toute la production d'argile au Canada 
se borne aux produits manufacturés. ' • 

Les produits d'argile fabriqués au Canada comprennent les briques de différentes 
variétés, y compris les briques ordinaires, pressées, d'ornementation et de fantaisie, 
les briques à paver, réfractaires, , poreuses et briques-blocs réfractaires poreuses, les 
tuyaux d'égout et les tuiles à drain, la poterie et les , articles de salubrité,. ces deux 
derniers produits étant surtout fabriqués d'argiles importées , 

La _valeur totale des produits d'argile vendus ou mis sur le marché en 1917 fut 
de $4,779,038 contre une valeur de $4,120,805 en 1916, $3,914,4SS en 1915, $6,871,957 
en 1914, $9,504,314 en 1913, et $10,575,8.6» en 1912. , 

La valeur de la.production en 1917 a dépassé celle de 1916 par $658,233, soit une 
augmentation d'environ 16 pour cent. La production de 1917 n'atteint cependant que 
le 45 pour cent de celle de 1912 qui fut la production maximum., r , 

Pendant les quelques années qui ont précédé 1913, la production annuelle de pro-
duits argileux augmenta très rapidement, et fit plus que doubler durant cette période. 

• Cependant en 1913, la situation moins favorable des finances 'réagit sur les travaux 
de construction au point de réduire considérablement la demande de la brique à bâtir. 
Il y eut une grande augmentation dans la quantité de briques ordinaires et pressées, 
fabriquées durantl'année, mais une si forte diminution dans les ventes que de grandes 
quantités de briques restèrent aux mains des fabricants à ,la fin de Vannée. En 1914, 
il y eut une forte diminution, et dans les quantités de briques fabriquées et' dans les 
quantités vendues; on rapporte que les quantités .de briques tant ordinaires que pres 
sées en réserve à la fin de l'année, s'élevaient' au chiffre de 242,106,000, c'est-à-dire à 
presque 44 pour cent de la quantité vendue pendant l'année. En 1915, il y eut encore 
une forte diminution, et dans la quantité de briques fabriquées et dans la" quantité 
vendue. Cependant, les ventes ayant considérablement dépassé la 'production, il en 
résultat que pour répondre aux demandes, les réserves furent sensiblement 'diminuées. 
Le stock de briques ordinaires et pressées en réserve à .1a fin de l'année, était de 
147,817,000, ou environ le 6 pour cent du stock disponible à la fin de 1914. Toutes les 
variétés de produits argileux firenevoir Une baisse appréciable de la production à l'ex-
ception de la brique réfractaire, de la poterie et du kaolin. 

Toutefois pendant les années 1916 et 1917, toute la quantité vendue fut, à peu près, 
pareille à la quantité manufacturée et, à la fin de 1917, les stocks étaient tombés à en-
viron 75,000,000. 

Le nombre moyen des ouvriers en 1917, fut de 3,915, contre 4,164 l'année précédente 
et le total des salaires payés fut de $2,174,167, contre $1,740,900 en 1916. 

Sur la valeur totale des ventes, en 1917, la brique à bâtir et la brique creuse sont 
pour $3,101,585, soit environ 64.8 pour cent. La production de drains et de tuile en 
1917 fut évaluée à $1,218,470, soit 25.5 pour cent du total. La valeur totale de la pro-
duction de poterie fut de $604;495, dont $122,878 seulement peuvent être attribués aux 
argiles canadiennes, le reste étant porté à l'actif des argiles importées. 

La valeur de la production des argiles et briques réfractaires fabriquées avec de 
l'argile canadienne fut de $326,511, et la production de kaolin fut de 533 tonnes éva-
luées à $9,594. 

Les tableaux suivants donnent les statistiques de la production des différentes caté-
gories de produits argileux par province en 1916 et 1917: 

'Des enquêtes spéciales sur les ressources d'argile du Canada ont été entreprises par le ministère 
des Mines depuis un bon nombre d'années et plusieurs rapports spéciaux ont été publiés à ce sujet.. 

Nous possédons maintenant des informations eur ces matériaux pour presque toutes les régions habi-
tées du Dominion et l'on pourra se renseigner en s'adressant au directeur de la division des Mines, à 
Ottawa. 
• Le laboratoire installé dans l'immeuble de la division des Mines pour faire l'essai des argiles est très 

complètement outillé et nous nous chargeons de faite gratuitement ces essais, moyennant certaines condi-
tions stipulées au cours de la description des laboratoires, de la division des Mines, Bulletin le 13, p. 45-46. 



Province. 

Nouvell-Écosse 
N.-Brunswick ... 
Québec 	 
Ontario   	

... 
Saskatchewan 	 
Alberta 	 • 

c;›  Colombie britan-
)4 	nique.... 	,.. 

›U 	Totaux 	 

ce); 
t411. 

Province, 

Quantité 
manu-

facturée. 

13,201,090 
2,550,000 

74,285,687 
91,398,611 
•7,496,100 
3.730,000 

16,',116,750 ,  

4,614,731.  

216,595,9J9 

Quantité 
vendue. 

12,709,090 
2,550,000 

67,114,597 
94,979,711 
10,359,710 

4,  157,524 
 12,739,341 

6,020,600 

210,630,576' 

Brique 
t éfractaire 
et moule à 

argile. 

Valeur. 

105,488 
28, 1150 

593,733 
 961,408 

114,651 
:311, 453 

101,278 

. 55,004 

Par M. 

330 
11'15 
8•85 

1012 
11'07 
877 
619 

• 914 

Quantité 
manu- 

facturée. 

50,000 
..... 

6,639,020 
37,219,743 

801,000 
6,457,900 

, 304,7051 

 51,472,368 

Quantité 
vendue. • 

'75,009 

6, 688, 772 
32,116,163 

1,121,000 
 6,083,306 

. 324,705 

46,408,946 

1,200 

- - 108,916 
439,051 

22,505  
• • 76,517 

4,801 

653,153 

• s 	r• 

16.00 

16.29 
 13.67 

20.13 
12.58 

14.78 

12,723 
41,506 

8 

56,746  
275,426 

46,476 
16,085 

22,851 
11,806 
41,301 

41,117 

• 

331,542 
51,304 

983,310 
2,575,304 
; 114,651 

78,2A1 
' - 309,991 

334,685 

1 

• 160,817 

147,269 
392,211 

35,285 
48,180 

62,650 

-- 12,188 

19,143 

202,530 

1,387 

750 
421,401 

90 
2,998 
8,082 

	

- 	9,594 

	

. • 	..... 

Production de produits argileux par province, 1917. 

s 
1113' Pour l 	N°1 	Effectifs fi me 

	

r 	s cent de la des 	d'hum- 	 . Salaires. valeur 	acti 	"g 	mes em- renflant totale 	 »lovés • . 	compte. . 	ployé... 
■ 

8 

-.694 	10 	240 	139,981 
1'07 	6 	71 	32,161 

2057._ 	31 	752 	100,90(  
&3 , S9, 	186 	2.069 	1,171,454J 
240 	10 	200 	43,9-5 
161 	9 	60 	22,211 

' 	6'49 	10 	293 	207,861 

7 po 	14 	- 	 230 	155,575 

100 . 01 	276 	3,1115 	2.174.167 

Brique à paver.. 

Quantité  
vendue, 

Quantité  
vendues. Valeur. Valeur, 

Brique ordinaire. 

Valeur des 
ventes. 

Brique 
creuse. 

Valeur. 

1,999,465 

Valeur. 

Poterie. 

9'49 

Tuyaux 
d'égouts. 

Valeur. 

Tuiles 
à drains. 

Valeur.' 

Brique pressée. 
) 

Valeur des 
ventes.  

Valeur. 

Kaolin. 

; ; 	• 	, 
Valeur. 

' 14.07 	t,D 
bJ 
•4 

Par M.- 

Totale.; . Brique 	-; 
d'ornementati,n• 

Nouvelle-Écosse 
Nouveau-Brunswick 	. 
Québec  ' 	" 
Ontario 	 
Manitoba. 
Saskatchewan 	 
Alberta: 
Colombie britannique.. 

Totaux... ....... . (d, 54,231 (6) 326,511 (c) 394,733 (a)122,878 783,762 434,708 , 	9,591 4,779,038 

-- 	(a) Aussi une production de 8181,617 à partir d'argile)) importées. 	(h) Aussi une production de 8C1,317 à partir d'argiles importées. 	(c) Dont 8299,845 attri • 
buables aux briques creuses. (d) Dont $21,380 attribuables aux terres cuites. 



Nombre 

	

Pour- 	d 	 Brique ordinaire 	 Brique pressée. 
es fir 	' 

	

centage 	t mes 	- . 	Effectifs 	 , 

	

de la 	ae Ives 	d'hommes 	Salaires. rendant 	 ' 

	

empyés. 	 Quantité 	 Ou?
n
tité 	 • - lo 

	

valeur 	 u mu- M. . 

	

_ totale. 	compte. 	 manu- 	Quantité 	Valeur 	p, M. 	- Quantité 	Valeur 	Par 	' 
vendue. 	des ventes. 	Par '- 	facturée. 	vendue. 	des ventes.. 	. 

, facturée. 

$ 	 ..- 	$ 	$ 	• 	 $ 	8, 

	

5 1 9 	7 	278 	98,401 	10, 995,000 	8,015,000 	62,103 	7'49 	220,000 	93,000 	. 	1,445 	' 	15.53 

	

1' 04 	8 	132 	39,543 	4, 550, 000 	4,075,074 	41,701 	10 23 	65,000 	65,000 	1,080 	16.62 

	

- - 21'11 	25 	829 	380,249 	94,673,232 	93,668,357 	658,909 	7'03 	5,810,840 	- 3,742,133 	64,269 	17.17 

	

52116 	205 	2,226 	942,926 	108, 671, 845 103, 854, 020 	817,321 	7'87 	35, 249, 733 	37, 281,665 	' 378,994 	10.17 

	

253 	11 	. 	129 	« 	24,930 	5,353,000 	8,911,094 	' 	91,464 	. 10 . '26 	' 	t 	110,050 	1,984 	i 	18 .95 

	

111 	11 	108 	26,065 	5, 331, 000 	6,751,145 	58,790 	8 11 	760,000 	430,0(0 	6,586 	15.32 

	

5'46 	10 	214 	94,804 	6, 500, OCO 	7,114,890 	58,360 	820 	1,255, 000 	3,033, 321 	34,422 	- '11.35 
, 	 ' 

	

7'10 	• 	13 	248 	133,982 	5,427,100 	4,644,495 	38,11 	: 8'23 8'23   . ... 	.191,920 	' 	3,575 	118.62 

	

100'00 	290 	4,164. 	1,740,900 241, 521,177 237,034,675 	1,826,844 	711 	43, 360,573 	44,947,089 	492,355 	10.95 

Province. 

Nouvelle-Ecosse • 
N.-Brunswick.. .. 

Ontario. 
• 

Saskatchewan 
Alberta-. .. . ... 
Colombie britan 

nique. 

Total 	 

Production de produits argileux par province, 1916. 

.slhe • ! 	v mur 

Brique 	 Brique 	Brique 	 Tuyaux 	Tuiles à 
Brique à paver. 	 Po.terie. 	 Kaolin. 	pteclauirts 

. 	 d'ornementation. 	réfractaire. 	creuse. 	 d'égouts. 	drains. " 	s 	d'argile. 
Province. 	 . 

	

Quantité 	ValeurQuantité 	Valeur. 	Valeur. 	Valeur. 	Valeur. 	Valeur. 	Valeur. 	Valeur. 	Va.leur. 
. 	 N endue. 	' 	vendue. 

, 	$ 	$ . 	 $ 	, 	$  

Nouvelle-Ecosse..  	 43,014 	10,000  	121,878 	30 	258,470 
Nouveau-Brunswick 	 100  	42,881 
Québec. 	 ' 	 . 	 4, 000 	24,200 	55,945 	2,700 	157,778 	8,363 	17,500 	993,664 

Ontario 	 - 	865,900 	13,844 	593,811 	17,102  	218,345 	35,300 	' 	320,453 	. 343,677 ....... ..... 	2,145,036 
Manitoba.  	 10,800   , 	 • %•.• •1 .. • 	: 	.• 	•• 	• 	104,248 
Saskatchewan 	 7,000 	6,292    	. . •  	78,668 
Alberta 	 53,334 	23,069 	53,141 	- 	2,814  	225,140 
Colombie britannique... - . 	723,993 	16,300  	 160,348 	- 	6,839 ...... 	... 	63,037 	4,403 	.... 	...... 	292,698 

Total  	1, 589, 893 	30,144  	21,102 	(5) 234,562 	361,555 (a) 61,069 	716,287 	359,387 	17,500 4,120, 805 

(a) Aussi une production de $330,104 avec des argiles import(-es. • (b) Aussi une production de $22,484 avec argiles importé s. 
.. 	• 
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Ventes de produits argileux par province, 1912-1917. 

Province. 	 1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

., 

Nouvelle-Ecosse .   8 	272,053 	$ 	332,272 	$ '- 266,204 	$ 	221,881 	$ 	238,470 	8 	331,542 
Nouveau-Brunswick 	54,910 	, 	62.269 	, 	66,502 	35,780 	42,881 	51,304 
Québec 	• 	1,680,460 	' 1,606,816 	1,267,700 	' 	918,425 	993,664 	983,310 
Ontario. 	4,864,700 	5,220,467 	3,979,606 	2,254,863 	2,145,036 	2,575,301 
Manitoba. 	' 	 1,018,051 	514,358 	317,488 	93,674 	104,248 	114,651 
Saskatchewan 	332,943 	189,820 	98,349 	44,406 	78,668 	78,251 
Alberta. 	1,356,184 	893,408 	462,199 	115,696 	225,140 	309,991 
Colombie britannique. 	996,568 	681,904 	113,909 	229,763 	292,698 	334,685 

- 	 

	

10,575,869 	9,501,314 	6,871,957 	3, 914,488 	4,120,805 	4,779,038 ,  
, 

Valeur annuelle de la production des produits argileux, 1899-1917. 

Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 

1899 	$2,988,099 	1905.  	$4,703,842 	1911 	8 8,359,933 
1900 	3,193,105 	1906  	5,072,635 	1912. 	 10,575,869 
1901. 	 3,382,706 	1907 	5,772,117 	1913 	9,504,314 
1902 	3,625,489 	1908. 	-). - 	4,500,702 	1914.  	6,871,957 
1903 	4,034,289 	1909.  	6,450,840 	1915 	 3,914,488 
1904 	3,841,560 	1910 	7,629,956 	1916 	4,120,805 

1917 	4,779,038 

Exportations et importations.-La valeur totale des exportations des produits argi-
leux a été de $138,143 en 1917 comprenant: 4,464,000 briques à bâtir évalués à $40,039; 
celle des produits fabriqués en argile, évaluée à $83,600 et celle de la faience à $14,504. 

Exportations des produits argileux. 

1910. 
1911. 
1912, 

•
1913., 
1914. 
1915. 

; 	1916 
1917. à' 

g 
ii 	Les importations d'argiles et de produits argileux ont atteint une valeur totale de 
e 

•Î 	
$6,610,837 pendant l'année civile 1917, qui dépassa de $1,831,804 la production indigène. 
En 1916, les importations totales furent évaluées à $4,554,167. . 

0 
.5 	Les importations d'argiles sont classées par le ministère des Douanes en trois caté- 

gories Principales comprenant: la brique et les tuiles; la faïence et la porcelaine; et 

d 	les argiles. En 1917, les importations d'argiles ont été évaluées à $416,209 et compren- 
nent principalement l'argile à porcelaine et l'argile réfractaire, ainsi qu'une petite ' -; 
quantité-de terre à pipe et d'autres argiles non classées. La valeur de l'argile à porce- 
laine importée a été de $97,856 et celle de l'argile réfractaire de $283,746. 

a 

. 	, Briques à bâtir. 	 , 

Année civile. 	 Fabriques. 	Faïence. 	Total. 

M. 	Valeur. 

390 	• 8 	2,762 	8 	9,061 	8 	9,240 	8 	21,063 
391 	3,977 	2,071 	6,101 	12,149 
691 	8,493 	256 	10,001 	18,750 
977 	8,579 	27,201 	16,553 	52,333 

1,486 	11,871 	26,866 	3, 336 	43,073 
1,155 	9,089 	25,202 	11,281 	45,572 
1,746 	13,942 	58,550 	7,620 	80,112 
4,464 	40,039 	83,600 	14,504 	138,143 
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Les importatiens'classées comme brique et tuile qui semblent com"Prendre des pro
-duits autres que ceux d'argile, tels que brique siliceuse réfractaire et brique de magné-

site, furent de $3,599,046, en comparaison d'une valeur, en 1917, de $2,048,259. Une 
bonne partie de ces importations se compose de brique réfractaire, environ 75 pour cent 
du total en 1917. Les importations de briques de magnésite durant les derniers neuf 
mois de l'année furent évaluées à $470,801. 

Les importations de faïence et de porcelaine dont la vaisselle est le produit princi-
pal furent évaluées en 1917 à $2,595,582, contre .une valeur, en 1916, de $2,180,414. 
Ces importations comportent une catégorie d'articles non fabriqués au Canada et pour 
lesquelles on ne peut pas jusqu'à présent se procurer la matière première én ce pays. 



Briqus et tuile :- 
Brique à polir 	  
Brique de construction 	  
Blocs de construction 	  
Brique à paver 	  
Brique réfractaire de catégorie ou de qualité non fabriquée au Canada (en franchise) 	 
Brique de magnésite (9 mois) 	  
Brique réfractaire, n.d 	  
Tuiles à drains, non vernissées 	  
Tuyaux de drain, d'égout, et fournitures en faïence pour iceux, chantignoles, 

chaperons de cheminees, et blocs invertis vernissés ou non 	 
Argiles manufacturées, n. d 	  

Total 	  

Faïence et porcelaine :- 
Faïence ou poterie de grès brune ou colorée et poterie Rockingham 	  
C. C. ou faïence ci ème, décorée, impiitnée ou épongée et toute faïence, n.d 	 
Dames-jeannes, barattes ou cruches. 
Vaisselle de porcelaine, de fer émaillé blanc ou de terre d. fer 	  
Porcelaine et faïence, n.d 	  
Tuiles ou blocs de faïence ou de pierre, préparés pour planchéiage en mosaïque 	 
Tuiles en faïence, n.d 	  
Produits manufacturés de faïence, n.d.a  	.. 	' 

Total. 

Argiles :- 
Argile à porcelaine, broyée ou non broyée 	  
Argile refractaire, broyée ou non broyée 	  
Terre à pipe, broyée ou non broyée 	  
Argile, toutes les autres, n.d  a  

Total 	  

Grand total 	  

Bains, baignoires, bassins, toilettes, lavabos, urinoirs, éviers et cuves à buanderie de 
composition quelconque 	  

Craie, pierre àporcelaine ou pierre Cornwall, pierre de falaise et feldspath, spathfluor 
et magnésite, broyée ou non broyés. . 

Importations de produits argileux dans les années civiles, 1912 à 1917. 

	

1912. 	1913. 	1914. 	1915. 	1916. 	1917. 

	

$ 	$ 	$ 	$ 	$ 	- 	$ 	. 

	

1,927 . 	2,690 	1,894 	630 	902 	2,299 

	

763,470 	575,269 	353,353 	114,958 	118,687 	61,511 

	

(t) 	% 	(a) 356,366 	276,417 	181,145 	69,353 	151,765 

	

160,663 	176,497 	145,063 	76,759 	70,268 	37,814 

	

953,621 	976,097 	535,712 	577,458 	1,162,679 	1,994,212 

	

 	(a) 470,801 

	

(t)
,018 	

(a) 216,760 	154,421 	235,613 	495,113 	691,578 

	

4 
	

12,156 	2,941 	316 	2,072 	2,289 

	

507,024 	46.5,997 	338,535 	41,801 	40,233 	42,864 

	

818,467 	339,760 	1 78,056 	72,649 	88.952 	143,913 

	

3,209,190 	3,121,592 	1,986,790 	1,301,359 	2,048,259 	3,599,046 
, 

	

62,161 	70,632 	71,083 	74,864 	145,490 	120,369 

	

291,801 	264,090 	163,431 	135,425 	176,329 	216,652 

	

18,404 	32,599 	25,935 	14,752 	16,632 	43,066 

	

2,068,362 	2,185,601 	1,437,175 	1,016,900 	1,566,312 	2,002,884 

	

71,751 	43,696 	30,006 	18,312 	17,304 	24,791 

	

160,082 	173,445 	104,285 	. 	40,286 	41,189 	24,901 

	

239,391 	296,791 	186,161 	92,700 	71,293 	65,178 

	

183,001 	248,016 	174,146 	66,771 	142,865 	97,738 

	

3,094,956 	3,314,870 	2,192,222 	1,460,010 	2,180,414 	2,595,582 - 

	

127,402 	149,337 	150,881 	- 	121,658 	114,110 	97,856 

	

110,500 	143,399 	90,233 	87,267 	187,124 	283,746 

	

234 	885 	829 	614 	2,440 	2,427 

	

20,258 	31,169 	46,185 	24,557 	21,820 	32,180 
-. 

	

288,394 	324,290 	288,128 	237,096 	325,494 	416,209 

	

6,592,540 	6,760,752 	4,467,140 	2,998,465 	4,554,167 	6,610,837 

, 

	

382,920 	477,133 	359,288 	182,757 	173,244 	231,277 

	

167,990 	164.879 	113,211 	100,012 	170,498 	264,320 

(a) Neuf mois. (t) Inclus dans la fabrication de l'argile, n.d.a. 



Iraportations de produits argileux pendant les 12 mois finissant à la fin de mars 1917, aveo indication des pays d'origine. 

Grande- 	Etats- 
Bretagne. 	Unis. France. Total 

97,996 

Japon. Autres 
pays. 

	

90,034 	81,722 

	

42,037 	116,934 

5.1 

	

Brique et tuile-- 	 - 
*Brique à polir. 	  
Brique de construction  - 
Blocs de construction . 	  
Brique à paver 	  
Brique réfractaire, de classe ou de qualité non fabriquée au Canada 	  
Brique réfractaire, n. d 	  
Tuile à drain, non vernissée  
Tuyaux de drain, d'égout, et accessoires en faïence pour iceux, chantignoles, chape-
- rons de cheminées, et blocs invertis vernissés ou non vernissés  
Produits d'argiles fabriqués, n.d 	 ....... 

	

Total 	  
Faïence et porcelaine:- 

Faïence ou poterie de grès, brune ou colorée et poterie Rockinghatn 	  
C. C. ou faïence crème, décorée, imprimée ou épongée, et toute faïence, n.d 	 

Dames-jeannes, barattes ou cruches 	  
Vaisselle de porcelaine, de fer émaillé blanc ou de terre de fer 	  
Porcelaine pour ètre montée en argent, importée par les fabricants d'argenterie. ... 
Porcelaine et faïence, n.d 	 
Tuiles, ou blocs de faïence ou de pierre, préparés pour planchéiage en mosaïque 	 
Tuiles en faïence, n.d 	 
Produits fabriqués de faïence, n.d 	  

Total 	  
Argiles:- 

.Argile à porcelaine, broyée ou non broyée 	  
Argile réfractaire, broyée ou non broyée 	  
Terre à pipe, broyée ou non broyée 	  
Argile, toutes les autres, n.d 	  

Toal 	 
Grand total. 	  
Pour cent du total 	  

Bains, baignoires, bassins, toilettes, lavabos, urinoirs, éviers, et cuves à buanderie de 
composition quelconque 	  

Craie, pierre à porcelaine ou pierre Cornwall, pierre de falaise ou feldspath, spath. fluor et 
magnésite, broyés ou non broyés 	  

404 
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32,565 

35,759 

1,790,641 	2,722,640  
36.6 	55.6 2.0 

(a) Dont 820,901 attribuables aux importations de Hollande. 

Importations. 

	

733 	18 

	

2,311 	112,094 

	

127 	91,375 

	

12.744 	52,753 

	

32,221 	483,838 

	

131,010 	1,140,963 

	

300 	1,885 

	

9,203 	35,361 

	

10,532 	86,172 
199,181 	2,004,459 

	

39,918 	101,230 

	

100,908 	79,658 

	

2,547 	15,589 

	

1,308,830 	88,630 

	

315 	 

	

5,618 	7,857 

	

5,417 	32,804 

	

40,440 	34,322 

	

30,402 	110,447 
1,534,296 	470,537 

	

46,064 	61,674 

	

10,858 	162,974 

	

43 	2,739 

	

199 	20,257 

	

57,164 	247,644 
(a) 35,759  

0.7 

101  
101  

4,400 

6,383 

231,322 

.. 

rp,oao 
250,743 

21 
39 

250,883 

:5  

182 

408 

97,248 

• ... • ... • • - • 

153 
97,991 

751 
114,405 
91,502 
65,497 

516,059 
1,271,973 

2,185 

• 44,564 
96,810 

2,203,746 

147,062 

187,761 
18,365 

1,758,595 
315 

16,935 
38,221 
74,762 

147,310 
2,389,326 

107,738 
173,850 

2,782 
20,477  

304,847  
4,897,919  

100.0 

174,763 

158,971 
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Importations de produits argileux (valeur totale) 1909-1917. 

Faïence 

	

Année civile. 	 Brique 	et 	Argiles. 	Totaux. et tuile. , 	 porcelaine. 

1909. 	 1,249,450 	1,781,759 	216,330 	3,247,531 
1910 	1,755,773 	2,283,116 	292,508 	4,331,397 
1911. 	 2,369,761 	2,516,536 	270,247 	5,156,544 
1912 	3,209,190 	3,094,956 	288,394 	6,592,540 
1913 	3,121,592 	3,314,870 	324,290 	6,760,752 
1914 	 1,986,790. 	2,192,222 	288,123 	4,467,140 
1915 	1,301,259 	1,460,010 	2.37,096 	2,998,465 
1916 	2,018,259 	2,180,414 	325,494 	4,554,167 
1917 	 t 	3,599,046 	2,595,582 	416,209 	6,610,837 

Consommation totale de produits argileux.— On peut déduire une estimation 
approximative de la valeur annuelle de la consommation des produits argileux au 
Canada d'après les relevés disponibles des exportations et importations. La valeur 
totale de la consommation estimée sur ce pied fut de $11,732, dont le 42.5 pour cent 
se rapporte à la production indigène. La valeur approximative de la consommation, en 
1916, fut de $8,594,860, dont le 48- pour cent représente une production canadienne. 
Le tableau suivant indique la valeur annuelle de la consommation des produits argi-
leux depuis 1909 de même que le pour cent du total obtenu de sources canadiennes. On 
remarquera que la valeur maxima de consommation fut atteinte en 1912, mais que, en 
1915, avait fléchi jusqu'à un peu plus d'un tiers de ce maximum. En 1916 et 1917, ce-
pendant, la consomuiation accusait encore une plus-value considérable, liien que, actu-
ellement on obtienne de l'étranger une bien plus forte proportion du total qu'autrefois. 
Cette augmentation est constituéeprincipalement par de la brique réfractaire com-
prenant: brique incombustible, brique siliceuse et brique de magnésite utilisées pour 
le garnissage des fourneaux. 

Estimation de la valeur annuelle de la consommation de produits argileux. 

Valeur totale 
de la 

consommation. 

Pour cent 
du total 

fourni par la 
production 
indigène. 

Valeur totale 
de la 

consommation. 

Pour-cent 
du total 

fourni par la 
production 
indigène. 

Anne civile. Année civile. 

700 
638 
620 
620 
586 

1909 	  
1910 	 
1911 	  
1912 ......... . 
1913 	  

$ 

9,696,324 
11,958,591 
13,516,477 
17,149,659 
16,212,733  

1914 	  
1915 	  
1916 	  
1917.... . 	 

11,291,024 
6,867,381 
8,594,860 

11,231,732 

610 
570 
480 
42'5 

BRIQUES D'ARGILE À BÂTIR. 

La totalité des ventes faites par les usines canadiennes de briques d'argile à bâtir 
comprenant la brique ordinaire et la brique pressée, mais non les briques d'ornemen-
tation, les briques à paver, les briques creuses, est indiquée par province, et pour les 
deux dernières années, dans le tableau suivant. La production de brique ordinaire et de 
brique pressée dont ces chiffres représentent les totaux, a déjà été donnée dans le ta-
bleau général de la production des produits argileux. 



Total. 
M. 
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Ventes de briques à bâtir. (communes et pressées) 1916 et 1917. 

1916. 1917. 

Provinces. Quantité 
vendue. 

Pour-cent 
d. la valeur 

totale. 

Quantité 
vendue. 

Pour-cent 
d. la valeur 

totale. 
Valeur. 

2'74 
185 

3118 
5158 
403 
282 
400 
180 

100 . 00 

Nouvelle-Écosse 	. . .. 
Nouveau-Brunswick.  . 
Québec. 
Ontario..... . 	.. 	.... 
Manitoba 	 
Saskatchewan 	 
Alberta 	 
Colombie britannique 	 

Total 	  

8,108,000 
4,140,074 

97,410,490 
141,135,685 

9,021,744 
7,181,145 

10,148,211 
4,836,415 

231,981,764 

• 

63,548 
42,781 

723,178 
1,196,315 

93,448 
65,376 
92,782 
41,711 

2,319,199 

12,784,090 
2,550,000 

73,803,369 
127,093,874 
10, 359,710 
5,278,521 

18,822,650 
6,345,305 

257,039,522 

106,688 
28,450 

702,729 
1,400,459 

114,651 
59,018 

180,815 
59,808 

2,652,618 

402' 
107 

• 2649 
5280 
432 
223 
6'82 
225 

10000 

Les rapports indiquent que les fabricants avaient en mains des stocks considéra-
bles de brique à la -fin ,de 1915, soit un total de 147,817,000 briques, équivalant au 52 
pour cent des ventes de cette même année. Les stocks se réduisirent à la fin de 1917 à 
environ 75,000,000 briques représentant à peu près le 30 pour e'ent des ventes de l'année. 

Le tableau suivant indique les quantités disponibles en 1916 et 1917 par province: 

Briques communes et pressées aux mains des fabricante au 31 décebre 1916 et 1917. 

1916. toti. 

Briqua 
pressée. 

M. 

Provinces. Total. 
M. 

Brique 
Commune. 

M. 

Brique 
pressée. 

51. 

Brique 
commune. 

M. 

1,980 
1,614 

20,535 
41,368 
5,728 
3,177 
5,417 
6,060 

127 
20 

3,884 
8,755 

289 
325 

1,502 
876 

2,115 
570 

6,573 
30,186 
4,595 
2,526 
6,913 
4,118 

Nouvelle-Écosse 	...... 

Nouveau-Brunswick 	 
Québec 	  
Ontario 	  
Manitoba 	  
Saskatchewan 	  
Alberta 	  
Columbie britannique. 

2,107 
1,634 

. 24,419 
50,123 
6,017 
3,502 - 

 6,919 
6,936 

50 
..... 

3,507 
10,133 

314 
3,119 

150 

2,165 
570 

10,080 
40,319 
4,595 
2,81) 

10,032 
4,268 

Total 	  85,879 15,778 101,657 57,596 17,273 74,869 



8  C. 

7 75 
10 61 
7 40 
7 86 

10 79 
8 98 
7 92 
856 

8  C. 
7 49 

19 23 
7 03 
7 87 

10 26 
.8 71 
820 
8 23 

$ c. 
7 53 
9 29 
7 10 
734 

10 10 
8 72 
863 
9 23 

C. 

15 53 
16 62 
17 17 
10 17 
18 95 
15 32 
11 35 
18 62 

C. 
15 00 
22 00 
15 73 
9 16 

16 82 
9 88 

21 41 

C. 
16 00 

16 29 
13 67 

20 13 
12 58 
14 78 

Valeur. 

114,958 
118,687 
61,511 
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Prix. —Le prix de la brique varie considérablement suivant la qualité, l'endroit, 
l'offre ou la demande. Les valeurs données dans les tableaux de la production sont ceux 
à la briqueterie, non compris les frais de livraison. Ils ne représentent pas par consé-
quent le prix de revient pour le consommateur. Les valeurs moyennes de la brique com-
mune et de la brique pressée à la briqueterie dans chaque province durant les années 
1914, 1915, 1916 et 1917 sont données au tableau suivant:— 

Prix moyen par mille de la brique commune et de la brique pressée. 

, Brique commune. Brique pressée. 

1914. 1915. I 1916. I 1917. 	1914. 1915. I 1916. 	1917. 

8•  c. 	8 c. 
Nouvelle-Dxwise 	  
Nouveau-Brunswick. 	 
Québec. 	 
Ontario 	 
Manitoba 	 
Saskatchewan 	 
Alberta 	  
Colombie britannique 	  

830 
11 15 
885 

10 12 
11 07 
8 77 
8 19 
9 14 

Canada  ' 7 99 . 7 48 7 71 9 49 II 11 91 9 89 1095 14 07 

15 32 
22 50 
15 91 
10 77 
12 59 
17 31 
13 52 
26 50 

Exportations et importations.—Les exportations de brique à bâtir n'ont jamais 
été importantes, donnant une moyenne, depuis nombre d'années avant 1909, d'environ 
$6,000. Elles ont décliné quelque peu de 1909 à 1911, puis augmenté de nouveau jus-
qu'à une valeur de $11,e1 en 1914 et $40,039 en 1917. On trouvera le relevé des expor-
tations pour plusieurs années dans un tableau publié précédemment. 

Pendant un bon nombre d'années, avant 1903, les importations annuelles ne repré-
sentaient qu'une valeur moyenne de $20,000 seulement; pendant les dix dernières an-
nées cependant les importations augmentèrent rapidement depuis $100,000 à au delà de 
$760,000 en 1912 et, depuis cette date, il y a eu un fléchissement continu et les impor-
tations durant l'année civile 1917 ont été moindres que celles d'aucune année depuis 
1903 et se sont élevés à 4,111,000 briques, évaluées à $61,511. 

Importations de briques à bâtir. 

	

Année civile. 	M. 	Valeur. 	Année civile. 	M. 	Valeur. 	Année civile. 	M. 

$ 	 3 

1907  	12,961 	129,2 	1911 	51,102 475,86. 1915 	10,168 
1908  	14,931 110,981 1912 	 81,425 763,47 	1916 	10,081 
1909.. 	. 	27,972  195,360l1913 	56,846 575,2601917 	4,111 
1910  	29,049 274,48.- 1914 	30,022 353, 

Ontario.—La production de la brique à bâtir dans les diverses provinces a déjà été 
donnée sous forme de tableaux. La province d'Ontario a produit, en 1917, au delà de 
52 pour cent de la production canadienne, le total des ventes signalées par 186 firmes 
s'élève à 127,005,874 briques évaluées à 1,400,459, comprenant 94,979,711 briques com-
munes évaluées à $961,403, soit une moyenne de $10.12 par mille; et 32,116,163 briques 
pressées, évaluées à $139,051, soit une moyenne de $13.67 par mille. 

La ville de Toronto et son voisinage, y compris les comtés de York, Peel et Halton; 
constituent la principale région productrice de brique et, en 1917, ont produit au-delà 
du 63 pour cent du rendement de l'Ontario et environ le 33 pour cent de la production 
totale du Canada. Le comté de Wentworth, comprenant la ville d'Hamilton et ses en- 



Comté. 

Carleton.... .... 
Essex 	  
Halton et Peel... .... 
Kent 	 
Lincoln 	  
Middlesex 	 
Peterboro 	...... 
Renfrew 	  
District de Thunder Bay 
Victoria 	  
Wentworth 	 
York 	  

Total, 13 comtés.- 

Total, autres comtés.. 

Total, Ontario. 	 

Comté. 

Algoma 	 
Carleton 	 
Halton et Peel 	 . . 
Kent 	 
Lincoln 	  
Middlesex 	 
.Nipis.ing 	  
Peterboro 	  
Renfrew 	  
Sudbury 	 
Thunder Bay 	 
Waterloo 	  
Wentworth 	  
York 	  

Total, 15 comtés. 	 

Total, autres comtés.. 

Total, Ontario. .... 
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virons, a donné environ 14 pour cent du rendement ontarien; la majeure partie de la 
brique pressée rapportée comme telle fut fabriquée dans les districts de Toronto et d'Ha-
milton. 

Les tableaux suivants font voir la production des principaux comtés de l'Ontario 
en 1916 et 1917. 	 . 

Vente de briques communes et pressées dans les principaux comtés de l'Ontario, 1917. 

/ 

	

Communes. 	 Pressées. 

	

- 	 Valeur 	Pour- 

	

totale: 	cent. 

Quantité. 	Valeur. 	Par M 	Quantité. 	Valeur. 	Par M 

8 	8 	 ' 	 $ 

	

3,964,000 	40,130 	10.12  	40,130 	287 

	

1,798,586 	14,750 	8.20 	 14,750 	105 ' 

	

9,621,000 	80,024 	.8.32 	24,682,030 	326,871 13.32 	408,895 	29 10 

	

3,678,894 	38,038 	10.34  	 38,038 	2 12 

	

1,500,000 	16,500 	11.00  	16,500 	118 

	

2,817,275 	28,060 	9.96  	 28,060 	2 1)0 

	

2,095,000 	24,092 	11.50  	24,092 	1 12 ' 

	

1,293,600 	15,175 	11.74  	 15,175 	1 108 

	

2,770,100 	27,450 	9.91  	 27,450 	196 

	

1,240,000 	.13,280 	10.71 .... 	... 	- 	.... 	.... 	. 	. 	13,280 	095 

	

15,320.667 	145,715 	9.51 	3,607,250 	49,592 13.75 	195,307 	13 1)5 

	

39,653,627 	420,400 	10.58 	3,752,913 	. 59,163 15.76 	479,572 	34 14 

	

85,752,749 	863,623 	10.07 	32,042,193 	,437,626 13.66 1,301,249 	02 12 

	

9,226,062 	97,785 	10.60 	. 	74,970 	1,425 19.00 	99,210 	7 1)8 

	

94,979,711 	961,408 	10.12 	32,116,163 	439,051 13.67 1,400,459 .1001)0 

Vente de briques communes et pressées dans les principaux comtés de l'Ontario, 1916. 

	

Communes. 	 Pressées. 

Valeur 	Pour- 
totale. 	cent. 

Quantité. 	Valeur. 	Par 11 	Quantité. 	Valeur. 	Par M 
- 	--- 	 . 

	

$ 	$ 	 s 	• $ 	$ 	 . 
• 	- 

	

1,325,000 	12,650 	9.55 	4,000 	- 60 	15.00 	12,710 	1 1)6 

	

4,513,088 	36,973 	8.19  	 36,973 	3 09 

	

8,567,000 	60,382 	7.05 	28,340,000 	286,266 	10.10 	346,648 	28 17 

	

6,215,050 	48,443 	7.79  	48,443 	4 . 06 

	

2,157,455 	20,173 	9,35  	 20,173 	169 

	

3,734,160 	32,556 	8.72  	32,556 	2 12 

	

1,160,900 	10,191 	8.78. 	 10,191 	0 15 

	

1,465,000 	13,918 	9.50 	 13,916 	1 16 

	

2,502,330 	22,960 	9.17 ............ 	..... 	. .... 	. 	22,960 	1 1)2 

	

1,480,000 	14,800 	10.00 	 ' 	14,800 	121 

	

1,476,650 	12,274 	8.31  	12,274 	103 

	

1,892,275 	14,700 	7.77  	 14,700 ' 	1 13 

	

14,442,815 	101,162 	7.01 	6,329,288 	53,543 	8.46 	154,705 	12 13 

	

39,095,893 	308,798 	7.90 	2,608,377 	30,125 	15.00 	347,923 	2908 

	

90,007,616 	709,980 	7.89 	'37,281,665 	378,994 	10.17  1,08,974 	911)3 

	

13,846,401 	107,311 	7.75  	 107,341 	8 1)7 

	

103,854.020 	817,321 	7.87 	37,261,665 	378,994 	10.17 	1,196,315 	10000 
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BRIQUES ARGILEUSES À PAVER. 

La brique de pavage a été fabriquée au Canada principalement à West Toronto 
(Ontario) avec des schistes provenant des rives de la Humber, et, plus récemment, 
durant les années 1914, 1915, et 1916, il y a eu une petite production venant de Clay-
burn, C.B. 

Aucune production de brique à paver n'a été signalée pour l'année 1917. La pro-
duction actuelle a varié depuis nombre d'années entre 3,000,000 à plus de 5,000,000 par 
saison. 

Les importations de briques à paver durant les cinq dernières années ont considé-
rablement dépassé la production indigène. Au cours de l'année civile 1917, les impor-
tations ont été de 2,190,000 briques évaluées à $37,814, soit une valeur moyenne de 
$17.27 par mille contre 5,667,000 briques évaluées à $70,268, en 1916. 

Production annuelle de briques à paver.* 

'Année. 	M. 	Valeur. 	Moyenne
par M. 	Année. 	]u. 	valeur. 	Moyenne 

par M. 

, 
1897 	4,568 	$ 15,670 	8 	10 00 	1907 	3,618 	$ 72,351 	$ 	20 00 
1898. 	 1908 . 	• • • 	,  	3•729 	59,456 	15 98 
1899   	5,300 	42,550 	8 03 	1909. 	. 	.. 	...... . 	3,760 	67,408 	17 93 
1900 	2,710 	26,950 	9 94 	1910 	4,215 	78,980 	. 	18 71 
1901 	3,689 	37,000 	10 03 	1911.  	5,220 	79,141 	15 22 
1902 	4,211 	42.000 	9 97 	1912 	4,580 	85,989 	18 78 
1903 	3,789 	45,288 	' 	11 95 	1913 	4.208 	75,669 	17 98 
1901 	4.436 	55,450 	12 50 	1914 	 2,707 	49,627. 	_ 	18 33 
1905   	4,500 	54,000 	12 00 	1915. 	.. ...... 	1,228 	20,694 	16 85 
1906 	3,000 	45,000 	15 00 	1916 	1,590 	30,114 	18 96 

1917 	néant, 	néant. 	néant. 

*Les chiffres antérieurs à 1907 sont empruntés au rapport du Bureau des mines de l'Ontario 

Importations de briques à paver. 

Année. 	M. 	Valeur. 	Moyenne 	Année. 	M. 	Valeur. 	Moyenne' 

	

par M. 	 par M. 

1907.  	5,438 	3 62,570 	8 	11 51 	1913 	13,035 	$ 176,497 	$ 	13 54 
1908  	 100,013  	1914... 	. 	.... 	.... 	9,0C9 	145.063 	16 00 
1909.  	139,336 	 1915 	5,865 	76,759 	13 09 
1910 	10,503 	124,994 	11 90 	1916... 	 . 	5,667 	70,268 	12 40 
1911.  	11,450 	161,292 	14 34 	1917 	2,190 	37,814 	17 27 
1912. 	11,793 	106,663 	13 62 

•  ARGILE RÉFRACTAIRE ET PRODUITS D'ARGILE RÉFRACTAIRE.1  

Les argiles réfractaires ainsi que l'implique leur nom sont celles qui peuvent être 
soumises à de hautes températures sans s'amollir ou se déformer. D'autres matières, à 
part les argiles réfractaires, telles que silice, magnésie, bauxite et chrome 'sont égale-
ment réfractaires et par conséquent la brique fabriquée avec ces matières se range 
dans la  cla.sse  des produits réfractaires. 

'Bibliographie des gisements d'argile réfractaire au Canada : "Les ressources en argile de la Saskat-
chewan méridiodal", N. B. Davis. division des Mines; "Matériaux réfractaires au Canada", J. Reele. 
Rapport sommaire, division des Mines, 1916, pp. 111-117. 
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Les argiles réfractaires brutes sont classées, suivant leur résistance au feu, 80118 

lès numéros 1, 2 et 3. L'argile n -  1 doit résister à la température du cône 33 (3,254 
degrés F.) sans s'amollir et les argiles n 3 sont censées se maintenir au cône 26 (3,000 
degrés F.) Celles qui s'amollissent entre 2,6t,0 et 3,000 degrés F. sont appelées serai-
réfractaires. 

Il se présente des argiles réfractaires en deux endroits de la Nouvelle-Ecosse, en 
plusieurs localités de la Saskatchewan méridionale et à Clayburn en Colombie britan-
nique. On signale aussi des argiles réfractaires sur les rivières.Mattagami et Missi-
naibi, dans le nord de l'Ontario et sur l'Athabaska en aval de Fort McMurray, dans le 
nord de l'Alberta, mais dans chacune de ces régions les gisements sont actuellement 
hors de portée des moyens de transport. 

Ile se présente des argiles semi-réfractaires dans les assises houillères de Westville 
(Nouvelle-Eeosse) .  puis à Flower Cove et Minto dans le Nouveau-Brunswick, et à 
divers endroits de la Saskatchewan méridionale. 

La brique réfractaire se fabrique à Sydney Mines, N.-E., avec de l'argile réfrae-
taire provenant de Shubenacadie, N.-E., de Claybank (Saskatchewan) et de Clayburn 
et Kilgard,C.B. 

La Canadian China Company a récemment commencé à fabriquer de la brique 
réfractaire à (Saint-Rémi d'Amherst (Québec); la matière utilisée est un kaolin déco-
loré extrait de leur gisement. 

Il se fait de la brique réfractaire à Westville, N.-E., avec un schiste que l'on ex-
trait des assises houillères de ce voisinage. 

Attendu que l'on ne connaît pas de gisements d'argiles réfractaires ou serai-réfrac-
taires dans Ontario et Québec, sauf ceux ci-devant mentionnés, il est nécessaire d'im-
porter soit l'argile brute ou les produits réfractaires finis, mais, en général, ce sont 
ceux-ci que l'on importe. On importe cependant une bonne quantité d'argile réfrac-
taire des Etats du New-Jersey et de Pennsylvanie, que l'on transforme en pièces de 
garnissage pour poêles et fournaux. 

L'argile réfractaire n° 1, était cotée à $7 la tonne et l'argile n° 2 à $6 la tonne 
chargée sur bateau ou sur wagon. au  New-Jersey en 1917. 

La valeur totale des ventes d'argile réfractaire en 1917 fut de $326,511, contre une 
valeur de $234,562 en 1916. Il y eut en plus en 1917 une production d'ouvrages en ar-
gile réfractaire consignés avec la fabrication à partir d'argiles importées. La produc-
tion en 1917 comprenait: argile réfractaire vendue comme telle, 10,534 tonnes évaluées 
à $49,455; briques réfractaires, 8,192,213 briques évaluées à $199,171 soit une moyenne 
de $24.31 le mille, et autres produits réfractaires évalués à $77,885. La production en 
1916 comprenait: argile réfractaire ou argile vendue comme telle, d'une quantité de 
9,209 tonnes évaluées à $30,767; 5,688,511 briques réfractaires évaluées à $147,757, soit 
un prix moyen de $25.97; et d'autres produits d'argile réfractaire évalués à $56,038. . 

Les importations de l'argile réfractaire durant l'année civile 1917 comprenant la 
brique de magnésite et probablement d'autres briques réfractaires telles que brique de 
silice, furent évaluées à $3,156,591. Les importations de brique de magnésite durant les 
derniers neuf mois de l'année ont été séparément indiquées comme ayant une valeur 
pour cette période comprise dans le total ci-dessus de $470,801. 

Les importations de briques réfractaires durant l'année civile 1916 furent évaluées 
à $1,657,792, dont $1,495,868 attribuées aux Etats-Unis et $161,924 à la Grande-Bre-

tagne. 
On a importé pendant l'année civile 1917 pour une valeur de $283,746 d'argile 

réfractaire en comparaison d'une valeur de $187,124 en 1916. 
Les statistiques de la production annuelle depuis 1907, de brique réfractaire, d'ar-

gile.  réfractaire, vendue comme telle, et de produits d'argile réfractaire, de même que 
les statistiques des importations de brique réfractaire et d'argile réfractaire sont don-
nées dans les tableaux suivants: 
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Production -  d'argile réfractaire et de produits d'argile réfractaire. 

Autres 
Brique réfractaire. 	 • 	Argile réfractaire. 	produits 	. 

	

d'argile 	Valeur réfractaire Innée.  	totale. 

Quantité 	 ' vendue. 	Valeur 	Pr M. 	Tonnes. 	Valeur. 	Par tonne. 	Valeur. 

- 

 	4,323,179 	5113,322 	826.21 	 . 	' '.   .. 	818.000 	8131.322 
 	2,415,871 	70,429 	29.16 	1,984 	5 8,121 	$4.09 	31,752 	110,302 
 	1,059,270 	32,742 	30.92 	4,405 	12,390 	2.81 	33,000 	78,132 
.... 	.. 	1,375,400 	21,352 	21.34 	1,425 	- 	5,863 	4.11 	15,000 	50,215 

2,367,937 	44,122 	18 63 	7,532 	24,128 	3.20 	20,880 	89,130 

	

.... 	3,429,594 	67,192 	19.59 	6,307 	24,343 	3.86 	34,050 	125,585 
.. 	... 	... 	3,6o7,276 	86,164 	23.50 	3,345 	14,018 	4 19 	42,556 	142,738 

2,815,690 	72,299 	25.67 	2 171 	12,875 	5.93 	22,394 	107,568 
 	2,895,640 	68,700 	23.73 	2,328 	12,065 	5.18 	20,928 	110,693 

5,688,511 	147,757 	25.97 	9,206 	30,767 	3.34 	56,038 	234,562 
8,192,213 	199,171 	24.31 	10,534 	49.455 	4.70 	77.885 	326.511 

Importations de brique et d'argile réfractaires. 

Année civile. 	Argile 	Brique 	Année 	- Argile 	Brique 	Année 	Argile 	Brique 
réfractaire réfractaire 	civ.tle. 	réfractaire réfractaire 	ci1/4i1e. 	réfractaire réfractaire 

1907 .... 	.. ...... 	8152,485 	8611,811 1911 	... 	$125,1908 	814,414 1915 	8 87,267 	$ 813,071 
1903 	86,879 	380,90r 1912 	140,500 	953,621 1916 	187,124 1,657,792 
1909 	,, 	 86,161 	485,294 1913 	143,399 	1,192,857 11/17 	283,716 3,156,591 
1910........ 	121,293 	811,927 1914 	90,233 	690,13311 .  

TUYAUX D'ÉGOUTS ET DRAINS. 

La valeur totale des ventes de tuyaux d'égouts en 1017 fut de $783,762, contre une 
valeur de $716,287, en 1916. Environ 59 pour cent de la production en 1917 provient de 
l'Ontario. 

Les importations de tuyaux d'égouts durant 1917 furent évaluées à $42,864 en com-
paraison d'une valeur de $40,233 en 1916. 

La valeur totale des ventes de drains au Canada, en 1917, d'après les rapports reçus 
par cette division fut de $434,708 au lieu de $359,387 en 1916. La majeure partie de 
cette production vient de l'Ontario; les ventes dans cette province, d'après les rapports 
des producteurs reçus dans ce bureau, furent de 21,445,000 évaluées à $421,401, contre 
20,205,837 évaluées à $343,677 en 1916. 

Les importations de tuile non vernissée sont relativement faibles, la valeur pendant 
l'année civile 1917 étant de $2,289 au lieu de $2,072 en 1916. 

Les tableaux suivants donnent les statistiques de la production annuelle des tuyaux 
d'égouts et de l'importation des drains et des tuyaux d'égout. 

Production de tuyaux d'égout. 

Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 	Année civile. 	Valeur. 

1888 	8 266,3 1 1896  	8 153,875 1904 	8 440,894 1912 	 8  884,641 
1889 	• 	1897 ... . . 	.... 	164,250h1005 	382, 	1913 	 1,035,906 
1890 	348,1 1  1808 	 181,71711906 	350,045l914 	1,104,499 
1891 	227.3)'  1899 	 161,546 1907 	.  	667,1 	1,915... 	. 	... 	799,446 
1892 	367,66 	1000  	231,52.11908 	514,2,6 	1916.... 	.... 	716,287 
1893 	330,1i 	1901. 	 248,115 1909 	645,721, 1917 ...... 	.. 	783,762 
1894 	250,32-  1902... 	...... 	301,96' 1910.... 	. 	.. 	774,110 
1895 	257.04' 1903 	317,97 	1911  	812 716 

1907 
1908 
1909 
1910.. 
1911 
1912.. 
1913. 
1914; 
1915 
1916 
1917 

• Non donnée. 
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*Importations de drains et de tuyaux d'égout. 

- 

	

Tuyaux 	 Tuyaux 
Année civile. 	Drains. 	d'égout. 	Année civile. 	Drains. 	d'égout. 

(a) 	(b) 	 (a) 	(b) 

1907 	2,011 	130,698 	1913 	 12.156 	465,997 
1908 	2,056 	108,189 	1914. 	 2,941 	338,533 
1909 	2,785 	170,230 	1915 	346 	41,801 
1910 	4,485 	175,599 	1916 	2,072 	40,233 
1911 	5,640 	382,929 	1917 	2,289 	42,864 
1912 	4,018 	507,024 

(a) Drains non vernissés. 
(b) Drains, tuyaux d'égout avec accessoires en faïence, chantignoles, chaperons de cheminée et blocs 

invertis vernissés ou non vernissés. 

POTERIE ET FAÏENCE.1  

(Par JOSEPH KEELE). 

La porcelaine sanitaire est fabriquée à Saint-Jean (Québec), et la porcelaine élec-
trique à Hamilton et à Peterboro (Ontario). Ce sont actuellement les deux seules 
firmes au Canada qui produisent de la poterie blanche. Les matières premières, com-
prennent argiles, quartz broyé et feldspath sont toutes importées. 

La poterie de grès comprenant cruches, terrines, barates et jardinières se fabrique 
à Medicine Hat (Alberta) avec de l'argile de la Saskatchewan; à Hamilton (Ontario) 
avec des argiles importées; et à Saint-Jean (N.-B.), en partie avec de l'argile de la 
Nouvelle-Ecosse. 

On fabrique des pots de fleurs à plusieurs endroits avec les argiles à brique et à 
tuile rouge que l'on trouve dans le voisinage. 

On importe au Canada une assez forte quantité d'argile à poterie de grès pour le 
modelage à l'usage des sculpteurs ou des cours de travaux manuels dans les écoles. Cette 
argile se vend sous' forme d'une pondre fine expédiée en barils intérieurement garnis de 
papier. Le prix courant, en 1917, fut de $15 la tonne au point d'expédition. 

La valeur totale de la production des poteries et des articles de salubrité en argile 
en 1917 selon les rapports reçus a été de $604,495, et on estime qu'une valeur de $481,- 
617 doit se rapporter aux argiles importées. La valeur totale de la production en 1916 
avait été de $391,173, dont la somme de $330,104 était attribuée aux argiles importées. 

Production annuelle de poterie. 

Année civile. 	Valeur. 	Année civile 	Valeur. 	Année civile 	Valeur. 	Année civile 	Valeur. 

1883 	$ 27,750 	1896. 	3 163,427 1904 	8 140,000 /912 	$ 	43,955 
1889 	 * 	 1897 	129,629 	1905 	120,000 	1913.. ...... 	53,533 
1390 	195,242 	1898 	214,675 	1906 	150,000 	1914.... 	... 	35,371 
1891. 	.... 	.. 	258,844 	1899 	135,000 1907 	253,809 	1915 	64,900 
1392 	265,811 	1900  	200.000 1903  	200,541 	1916 	61,069 
1893 	213,186 	19G1 	200,000 	1909 	285,235 1917.  	122,878 
1894 	162,144 	1902  	200,000 	1910.. 	. ... 	250,924 	 . 
1895 	151,t88 1903 	200,000 1911 	102,493 

• Non donnée. 

On trouvera le détail des importations de faïence et de porcelaine, dans les tableaux 
aux pages 15 et 16. 

'Bibliographie des articles à poterie du Canada "Rapport vornrnair3 de la division des Mines, 1917," 
pp. 112-114; Ressources en argile de la Saskatchewan méridionale," N.-B. Davis, division des Mines 1918. 
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KAOLIN. 
• 
Les expéditions de kaolin, en 1917, furent de 533 tonnes évaluées 

1,750 tonnes évaluées à $17,500 en 1916. 
La production a été extraite des gisements du canton d'Amherst, 

(Québec) exploités par la Canaclian China Clay Company de Montréal 
buts, a été comme suit : 

à $9,594, contre 

comté d'Ottawa 
et depuis les dé- 

Production annuelle de kaolin. 

Année. 	Tonnes. 	Valeur. 	Moyenne. 	Année. 	Tonnes. ' 	Valeur. 	Moyenne. 

1912 	20 	$ 	160 	$ . 8 00 	1915. 	... 	1,300 	$ 13,000 	$ 10 00 
1913 	500 	5,000 	10 00 	1916 	1,750 	17,500 	10 00 
1914 	1,000 	10,000 	10 00 	1917 	533 	9,591 , 	18 00 

L'usine pour affiner l'argile est située à 2 milles de Siint-Rémi d'.Amherst, et à 7 
milles d'Huberdeau, tête de ligne de l'embranchement Montfort sur le chemin de fer 
Nord-Canadien de Québec, à 46 milles au nord-ouest de Montréal. 

Les importations au Canada de l'argile à porcelaine, broyée ou non broyée, pen-
dant les 12 mois finissant en décembre 1917 furent de 11,596 tonnes évaluées à $97,856, 
ou $8.44 la tonne, en comparaison de 19,062 tonnes évaluées à $114,110, ou $5.99 la 
tonne en 1916. - ' 

Importations annuelles d'argile à porcelaine.' 

Année 	Valeur 	Année 
 Aci

n
vi

n
I
ée 	 a 

	

e. 
	Tonnes. Tonnes. 	Valeur ' 	par 	 Valeur . 	

Valeur 
par tonne. 

1907 	13,242 	$102,209 	$7 72 	1913.... 	. 	21,164 	$149,337 	$ 7 06 
1908...  	10,781 	, 	87,984 	8 16 	1914. 	... 	. 	20,437 	150,881 	7 38 
1909 	12.791 	. 100,066 	7 82 	1915 	21,940 	124,658 	5 68 
1910. ... 	.. 	18,216 	142,125 	780 	1916 	19,062 	114,110 	5 99 
1911 	18,819 	125,768 	6 68 	1917 	11,596 	97,856 	8 44 
1912 ..... 	... 	18,332 	127,402 	6 95 
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Hommes 
employés. 

Ile du Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 	 
Québec 	  
Ontario 	. 
Manitoba 	  

Colombie britannique 	 

Total 	 

1 
1 
6 

16 
33 

4 
3 
3 
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, CHAUX. 

La production de la chaux en 1917 qui s'élevait à 6,567,170 boisseaux (ou environ 
229,851 tonnes) évalués à $1,558,487, soit un prix moyen de 23.7 cents le boisseau, ou 
$6.78 la tonne, accuse une augmentation considérable tant en quantité qu'en valeur sur 
la production de 1916, qui était de 5,493,250 boisseaux (environ 192,264 tonnes), évalués 
à $1,091,463, soit un prix moyen de 20 cents le boisseau ou $5.75 la tonne. 

Le prix -moyen du boisseau de chaux vendu en 1917 a varié depuis un minimum de 
20, cents en Nouvelle-Ecosse jusqu'à un maximum de 34 cents en Alberta. Environ SS 
pour cent de la production totale en 1917 provenait d'Ontario, de Québec et des Provin-
ces Maritimes. 

La production de chaux hydratée en 1917 fut de 16,339 tonnes suivant les rapports 
reçus, les compagnies productrices étant les suivantes: 

The Standard Lime Co.. Ltd., Joliette, Qué. 
Laurentian Stone Co., Hull. Qué. 
Standard White Lime Co., LW., Guelph, Ont. 
Christie. Henderson & Co., Ltd... liespeler. Ont. 
Elora White Lime Co., Ltd., Elora, Ont. 
The Contractors Supply Co., Ltd., Orangeville. Ont. 
The Toronto Plaster Company, Teeswater, Ont. 
The Moose Horn Lime Company, Moose  Horn. Man.' 
The Pacifie Lime Co., Ltd., Blubber Bay, B.C. 

Production de la chaux par province, 1917. 

Ventes. 

Salaires 
payés. Province. 

Nombre 
de firmes 
acth 
rendant 
compte. 

Boisseaux. 
Moyenne 

Valeur, 	par 
boisseau. 

s 	 S 	$ 

	

1 	34 	820 	287 	0 • 350 } 

	

7 	10,736 	985,286 	197,057 	0'200 	12'66 

	

112 	64,515 	532,251 	171,248 	0322 	1019 

	

209 	130,016 	1,470,486 	335,012 	0128 	2150 

	

318 	250,076 	2,846,850 	668,368 	0135 	42* 89 

	

so 	-42,413 	393,982 	92,932 	0136 236 	596 

	

19 	16,682 	104,540 	35,516 	0340 	228 

	

44 	40,145 	232,935 	58,067 	0149 	312 

67 	770 	554,617 6,567,170 1,558,487 	0137 	100.00 
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Production de la chaux par province, 1916. 

Ventes. 
Nombre 
e firmes 	 . 

	

Province 	
d 	Hommes 	Salaires 	 • 

	

. 	activee  rendant 	employés. , payés. 	Boissea x. 	̀valeur 	Moyenne  r 	Pour-cent 
• Pa 	dtaL compte. 	 boisseau, 	u to  

_ 
$ 	$ _ 

Ile du Prince-Edouard .... 	1 	2 	81 	1,734 	546 	0.315 	0'05 
Nouvelle-Ecosse 	1 	- 	10 	8,956 	909,800 	181 , 960 	' 	0.200 	161)7 
Nouveau Brunswick .. ..  	5 	82 	45,272 	424,113 	104,635 	0.247 	9 - 59 
Québec 	21 	270- 	101,121 	1,498,845 	267,119 	0.178 	2147 
Ontario 	37 	278 	161,312 	2,031,396 	367,115 	0.181 	331)4 
Manitoba . .. .. . ... 	. 	. 	5 	tg 	30,232 	355,301 	83,754 	0.236 	71)7 
Alberta   	- 	3 	18 	7,919 	78,019 	20,033 	0.257 	1 - 84 
Colombie britannique 	 44 	26,472 - 	194,042 	- 66,301 	0.342 	607 

Total 	.. 	76 	758 	381,365 	5.493,250 	1,091,463 	0.199 	1001)0 

Production de la chaux par province, 1915. 

Ventes. -  
Nombre 

Hommes 	alaires 

	

Province. 	 actives 	 Moyenne 
J 

firmes  

	

Boisseaux. 	 . , 	Pour-cent employés. 	
S 

 payés. 	- .6 	 aleur• • rendant 	 mi 	V 	Pa- 	du total. compte. 	 boisseau. 

$ 	 $ 	$ 

Nouvelle-Ecoase  	1 	10 	4,802 	915,086 	183,017 	0.200 	18 '02 
Nouveau-Brunswick 	5 	77 	39,572 	369,117 	93,797 	0.254 	923 
Québec 	20 	209 	100,449 	1,351,306 	274,831 	0.203 	271)6 
Ontario .... ....... .  	40 	240 	97,298 	1,903,911 	328,515 	0.173 	32'34 
Manitoba. 	• 	 ' 5 	55 	27,948 	281,432 	71,372 	0.254 	71)3 
Alberta ..........  	4 	22 	8,288 	74,152 	14,445 	0.195 	142 
Colombie britannique 	3 	20 	15,378 	152,237 	49,725 	0.327 	490 

Total 	 78 	633 	203,735 	5,017,244 	1,015,702 	- 0.201 	1001)0 
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620,2011 
431,548, 
128,786' 
423,954' 
606,679 
706,888' 
818,237, 
576,938 
526,167 
281,432 
355,301 
393,982 

119,792  
84,793 
24,192 
69,670 

100,808 
140,6£9 
168,257 
107,281 

92,898 
71,372 
83,754 
92,932 

. 1,480 

1,440 
10,(4:10 

0.19 
0.20 
0.17 
0.16 
0.17 
0.20 
0.21 
0.19 
0.18 
0.25 
0.21 
0.24 

3,700 

4,000 
35,000 

5,230,406 
4,755,316 1  
3,601.t4681 
5,592,924' 
5,848,146 
7,533,525 
8,475,839 
7,558,484 
7,028,582 
5,047,241 
5,493,250 
6,667,170 

1,009,1771 
974,595 1 

 712,947 
1,132,756 
1,137,079 
1,517,599 
1,844,849 
1,609,398 
1,360,628 
1,015,702 
1,091,463 
1,658,487 

3.19 
J.20 
0.20 
0.20 
0.19 
0.20 

'0.t2 
0 21 

.0.19 
0.20 
020 

 '0.24 

Iroduction annuelle de la chaux par province. 

Nouvelle-Ecosse Ile du Prince-Edouard Nouveau-Brunswick Québec. Ontario. 
Année 

Boiss. Valeur Moyenne  Boisa. Valeur  Moyenne Valeur Moyenne Valeur Moyenne Boiss. Valeur Moyenne  

2,885,000 
2,333,879 
2,087,731 
2,619,853, 
2,988,020 
3,360,245 
3,376,193 
3,254,482 
3,393,078 
1,903,914 
2,031,396 
2,846,850 

1906 	 
1907 	 
1908 	 
1909 	 
1910 ..... ..... 
1911. 	 
1912 .  ......  
1913 	 
1914 . 	 
1915 	 
1916 ..... 	'... 
1917 	 

50,000 
30,000. 
37,500! 
37,500 
40,000 

618,950 
684,625 
851,050 
516,029 
915,086 
909,800  
985,286 

13,60« 
11,100' 
12,000 
11,250 
8,800 

123,790 
136,930 
170,210 
103,206 
183,017 
184,960 
197,0)57 

Manitoba. 

	

. 	 . 

• 

	

 
0.27 	

„ 	 . 

	

- 	' 	 405,450 

	

0.37 	15,000 ' 4,900 	0.33 554,330 

	

0.32 	13,568 	4,102 	0.30 155,748 

	

0.30 	20,230 	5,479 . '0.27 697,466 1  

	

0.22 	15,750 	4,690 . 7 0.30 470,050 

	

0.20 	20,250 ' .6,765 - 0.33 613,728 

	

0.20 	24,971 	8,191 	0.33 616,835 

	

0.20 	3,762 	1,129 	0.30 292,985 

	

0.20 	1,693 	542 	0.32 391,739 

	

0.20 	  369,117 

	

0.20 	1,734 	.546 	0.31 424,11e 

	

0.20 	820 	287 	-.0.35 532,251 

Saskatchewan.  

94,290 	0.281 
124,786 	0.23 .  
34,262 	0.22' 

151,151 . 	0.22 
105,593 	0.22 
132,897 	0.22 
133,742 	0.22 
.98,841 	0.25 
102,980 	0.26 
93,797 	.0.25 

104,635 	: 0.25 
171,248 	'0.32 

Alberta... 

923,563 
1,053,856 

857,700 
1,281,827 
1,227,555 
1,428,392 , 

 1,727,614 
1,616,416 
1,767,935 
1,351,306 
1,498,845 
1,470,486  

$ 

201816 	0.221 
262,990 	0.25 
201,357 	0.23 

'315,633 	' 0.25 
299,126 ' 0.23 
356,453 	0.25 
474,595 	0.27 
418,008 	0.26 
389,064 	- 0 22 
274,831 	0.20 
267,119 -.- 
385,012 . 	0.23 

•.$ 

496,785 	0.17' 
393,474 	. 0.17' 
358, 607 	0.17' 	. 
434,147 	0.17 
476,137 	0.16 
538,902 - 0.16' 
573,269 	0.17 
573,209 	0.18 
556,850 ' 	0.16 
328,515 	0.17 
367,115 	0.18 
668,368 	0.23 	NI. 
• -----+ 	b4s' 

. Canada. Coloinbie britannique. 

1906 .. 
1907, 	 
1908 	 

1910 	 
1911 	 
1912 	 
1913 	 
1914 	 
1915. 	 
1916 	 
1917 	' 

- 0.40 

0.86 
0.29 

240,600 
173,010. 
135,0t0 
281,125 
303,214 
434,038 
704,035 
465,250 
280,252 
74,152 
78,019 

104,540 

56,2e 
41,225, 

, _34,500 
. :767,350 

69,268 
100,407 
166,520 
115,355 
58,321 
14,445 
20,033 
35,516 

.0.23 
0.21 

• '0.26 
0.24 

.0.23 
0.23 

.0.24 
0.25 
0.21 
0.20 
0.26 
0.34 

106,192 ; 26,694 
159,963 -=-49,847 
176,438 ' 44,027 

	

231,269 	75,076  

	

196,878 	72,657 
351,014 117,756 
517,329 , 181,905 
362571 115,365 

	

151,689 	56,767 

	

152,237 	49,725 

	

194,042 	66,301 
232,958 58,067 

0.25 
_ 0.31 

0.25 
0.32 

 '0.37 
0'31' 
0.35. 
0.32 
0.37 

. 0.33 
' 0.34 
:0.25 
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Exportations et importations.-La valeur de la chaux exportée pendant l'année' 
civile 1917 a été de $74,523, contre $66,406 en 1916. Les importations de -chaux durant 
l'année civile 1917 furent de 242,998 quintaux (12,149 tonnes) évalués à $78,251, soit 
une moyenne de $6.44 la tonne. Les importations en 1916 avaient été de 21,178 tonnes 
évaluées à $96,332 ou une moyenne de $4.55 la tonne. - 

Exportations de chaux. 

Anuée civile , 	Valeur 	innée civile 	Valeur 	Année civile 	Valeur 	Année civile 	Valeur 

- 	$ 	' 	 $ 	 $ 
1906 .  	57,072 	1909:  	48,821 	1912 	 35,097 	1915 	15.617 

, 	 66,406 1907 	55,903 	1910  	44,762 	1913. 	29 234 	1916. 	 
1908 ..... .... . 	43,316 	1911 ..... ... 	39,536 	1914 	16,927 	1917 	74,523 

• Importations de chaux. 

	

Valeur 	 Valeur 
Année 	 Année 	Barils 	Valeur Barils 	Valeur 	moyenne 	 - 

$$ 	 .$ '8 	- 	le 
, 	 , 

1907 	' 	 126,285 	99,179 	' 0.79 	1913 	286.693 	238.271 	0.62 
1908 	143,270 	99,196 	0.69 	1914 	340,828 	211,123 	0.62 
1909 	168,357 	118,239 	0.70 	1915 	189,774 	98,040 	0.52 
1910 	212,502 	138,847 	0.65 	1916  	211,780 	96,332 	0.46 
1911 	2e3,538 	161,985 	0.71 	1917.* 	121,500 	78,251 	064 
1912 	329,925 	207,481 	0.63 	 . , 
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(Par JosEni TZEMS).  

Les matières premières utilisées dans la fabrication de la brique silico-calcaire 
sont ordinairement du sable de carrière propre et de la chaux hydratée, la Proportion 
de >celle-ci constituant environ le 6 pour cent du poids total de la massé. Ces matières 
sont malaxées mécaniquement puis pressées en forme de briques et soumises à la vapeur 

• sous pression en vase clos pendant huit heures. Lés briques qui résultent sont de 
• couleur pâle, assez dûres et compactes. Leur couleur pâle et leur surface lisse font des 

murs très propres qui ne demandent pas à être retouchés 	 , 	 
Les -usines à brique silico-calcaire sont généralement situées près des villes de 

sorte que le produit fini peut être charrié par voiture directement aux chantiers où ils 
doivent servir; moins y a de manutention à subir plus les briques auront bonne 
apparence une fois posées. 

Le premier rapport de la production de brique silice-calcaire au Canada fut enre-
gistré en 1907 alors que le rendement de dix firmes fut consigné lequel se montait à 
16,492,971 briques évaluées à $167,795. 

' En 1917, les ventes' enregistrées étaient de 18,001,990 briques évaluées à $201.355, 
soit une moyenne de $11.19 par mille, coritre 16,540,747 briques valant $126,235 en 1916. 

Production annuelle de la .brique 

.... 

re 	‘,..: 	' 	_ 	 , 
Almée civile 	

Nomb 
de 	: "'qued Valeur 	Par M.  

, 	
ihme8 	venuuPs 

S 	$ 
1.907 	 • 	10 	16,492,971 	167,795 	10..17 
190e  	 • 	9 	17.288,260 	152,856 	. 8.84 
1909  	9 	27,052,864 	201,650 	7.45 
1910 	 ' 	13 	44,593,541 	' 	371,857 	8.34 
1911 	. 	 16 	51,535,243 	412,427 	8 58 
1912 	 l 	20 	96,448,402 	1,020,386 	10.58 
1913 	 22 	92,51'6,676 	906,665 	9.79 
1914 	 21 	70,650,030 	609,515 	8.63 
1915 . 	 18 	17,960,802 	141,742 	7.89 
1916 	  . 	15 	16,540,747 	126,235 	7.63 
1917 	 13 - 	18,001,990 	201,355 	11.19 
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SABLE ET GRAVIER. 

Les ventes totales de sable et gravier produits au Canada en 1917 s'élevèrent à 
9,182,417 tonnes, Valant $2,326,249 au lieu de 8,156,207 tonnes valant $1,838,320 en 
1916, soit une augmentation de $187,929 ou 26 pour cent en valeur totale. 

En 1917, la production comprenait; sable à bâtir et sable à béton et à empierre-
ment, 1,505,907 tonnes, valant $614,272; gravier comprenant sable et gravier broyé, 
2,214,369 tonnes valant $904,584; ballast de voie ferrée, 5,312,218 tonnes valant $718,801; 
sable -de moulage, 46,790  tonne, . valant $16,018 et autres sables, sable de fonderie, sable 
pour locomotives,  etc., 103,133 tonnes valant $42,574. 

Avant 1912, ce service n'avait jamais cherché à obtenir les statistiques de la pro-
duction du sable et du gravier au Canada. En 1912, cependant, un commencement fut 
fait, et les rapports reçus accusèrent une production de sable et de gravier évaluée à 
$1,512,099. 'L'augmentation dans la production durant les deux ou trois années sub-
séquentes est sans doute en grande partie attribuable à des démarches plus effectives 
dans le relevé de la statistique. 



Production de sable et de gravier, 1917. 

Sable. 	 Sable et gravier. 	Sable et gravier pour le' 	Autres sables. ballastage. 	 Total. 

Province. 	 . 

	

Pet. tonnes. 	Valeur. 	Pet. tonnes. 	Valeur. 	Pet. tonnes. 	Valeur. 	Pet. tonnes. 	Valeur. 	Pet. tonnes. 	Valeur. 

, 
$ 	 , 	$ 	 $ 	 $ 	 $ 

	

72,072 	74,301 	145,637 	49,731 	6,090 	4,425 	225;457 	129,620 Nouvelle-Ecosse 	1,658 	1,163
.  

Nouveau-Brunswick 	30 	6 	11,880 	.3,636 	506,491 	43,420  	518,401 	47,062 
uébec.  	302,473 	185,935 	49,514 	15,107 	646,313 	63,640 	300 	600 	998,600 	265,282 

Ontario  	1,115,912 	381,968 	' 	962,604 	365,940 	2,074,558 	342,868 	130,092 	79,276 	4,283,076 	1,170,052 e 	 
Manitoba 	59,495 	27,378 	457,834 	225,346 	119,273 	35,254 	- 	. 2,200 	1,103 	638,802 	289,081 
3askatchewan.  	 21,687 	15,489 	14,410 	7,913 	907,873 	88,873 	 943,970 	112,275 
Alberta  	 9,159 	3,264 	698,608 	66,094 	1,978 	1,858 	709,745 	71,216 
Dolombie britannique.  	4,652 	2,333 	636,896 	209,077 	213,465 	28,921 	9,353 	1,330 	864,366 	241,661 

, 
Total 	- 	 1,505,907 	614,272 (a)2,214,369 	904,584 	5,312,218 	718,801 	(5)149,023 	88,592 	9,182, 417 	, 2,326,249 

	

. 	 , 

(a) Comprend 216,065 tonnes de gravier valant $149,988. 	(b) Comprend 46,790 tonnes de sable de mou age, valant $46,918. 

Production de sable' et de gravier, 1916, 

• 	 - 
Sable. 	 Sable et gravier. 	Sable et gravier pour le 	Autres sables 	 Total. 

. 	 ballastage. 
Province. 	 . 

Pet. tonnes. 	Valeur. 	Pet. tonnes. 	Valeur. 	Pet. tonnes. 	Valeur. 	Pet. tonnes. 	•Valeur. 	Pet. tonnes. 	Valeur. 
, 

. 	 . $ 	 $ 	 $ 	 $ 

Nouvelle-Ecosse 	32,719 	19,620 	67,563 	45,262 	66,000 	13,800 	9,289 	5,049:, 	175,571 	84,631 
Nouveau-Brunswick.  	80 	20 	55,350 	21,075 	747,459 	99,768 	125 	- 125 	803,014 	120,988 
Québec  	368,915 	137,905 	26,335 	9,336 	539,365 	65,597 	131 	. 	46 	934,746 	212,884 
Ontario. 	 930,590 	293,375 	830,329 	271,891 	1,808,109 	189,176 	142,203 	64,505 	3,711,231 	818,947 
Manitoba  	39,745 	20,650 	456,093 	151,635 	659,567 	70,181 	2,200 	986 	1,157,605 	243,542 
Saskatchewan. 	3,882 	3,437 	161,514 	40,476 	161,974 	15,793 	746 	373 	328,116 	- 	60.079 
Alberta..  	575 	230 	45,723 	16,708 	420,034 	49,620 	1,168 	- 584 - 	467,500 	67,142 
Colombie britannique. ......  	2,813 	574 	415,993 	211,147 	157,178 	17,254 	2,440 	1,222 - 	578,424 	230,197 

Total 	1.379. 319 	475,811 	(a)2,058,000 	767,530 	4,559,686 	521,189 	('5)158,802 	73,790 	8,156,207 	1,838,320 

, (a) Comprend 553,125 tonnes de gravier, évaluées à $162,250. (b) Comprend 19,251 tonnes de sable à moulage, évaluées à $16,726, 
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Production annuelle de sable 'et de gravier, 1912-1915. 

, 

	

Province.
. 	.. 	. 

	

1912. - 	. 	1913. 	1914. 	1915. , 	- 

• 
$ 	 $ . 	 $ 	. 	$ 

-- Nouvelle-Ecosse 	• 71,821 

	

.13,549 	 016 201 	,1001 

	

. 	101, 	 , Nouveau-Brunswick 	 19,014 
Québec... ..  	 r . 	243,126 	638,778 	370,713 	260,983 
Ontario. 	 - 	363,668, 	638,771 	833,635 	727,426 
Manitoba. 	101,653 	197,719 	314,081 	' 203,666 
Saskatchewan. 	255,453 	236,377 	222,019 	38,206 
Alberta. 	 148,704 	265,165 	273,115 	47.197 
Colonabielnitannique 	

V 	
V 	 385,946 	180,863 	391,731 	256,454 

Total 	
V 	

V 

  	1,512,099 	2,258 ,874 	2.505,310 	1,624,767 
- 

Exportations annuelles de sable et de gravier. 

. 	 . 	 . 	I 
Année civile. 	Pet tonnes. Valent Moyenne 	Année civile. ' 	Pet tonnes. Valeur. MeYenné  

	

par tonne. 	 par tonne. 

_ 

$ 	8 	. 	 ' 	$ 	$ 
1908 	. 	 298,954 	161,387 	0.54 	1913 	644,633 	440,956 	: 0-68 
1909 	481,584 	256,166 	0-53 	1911. 	'952,370 	802,358 	0-84 
1910 	624,824 	407,974 	0•65 	1915..., 	808,022 	380,549 	0-47 
1911 	573,494 	408,110 	0.71 	1916 	 V 	

1,114,913 	388,309 	0-35. 
1912. 	680,090 	459,952 	0-70 	1917.  	1.075.374 	290,964 	0-27 

Importations annuelles de sable et de gravier. 

. 	 . 
ale 	 Valeur Année civile. 	Toinumt 	 ,Vur Videur. 	 Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

	

moyenne. 	 mayenne. 
, 

$ 	$ 	
' 

. 	 .'$ 	$ 

1907 	265,912 	223,968 	0-84 	1913 	439,673 	440,343 	1.00 
1908. 	 133,665 	135,348 	1.01 	1914..  	273,812 	224,759 	0-82 
3 909 	 151,323 	153,778 	1.02 	1915 	199,597 	120,756 	0-60 
1910 	195,796 	196,766 	1-00 	1916. 	 233,777 	183,894 	0-79 
1911 	241,375 	246,613 	1.02 	1917 	328,520 	312,403 	*0-95 
1912. 	532,721 	445,781 	0- 	 . 	

. 
84 	 _ 

Nanl 
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Année civile.‘ Vafeur. Année civile. Valeur. Année civile. Valeur. Année civile. Valeur. 

1908' 	 
1909 	 

1910.... .. . 
1911 	 
1912 	 

1913 	 
1914 	 
.1915 	 

191r 	 
1917 	 

134,063 
120,282 
135.221 

, 

96,776 
106,893 

142,285 
169,685 
200,643 

$ 

235,474 
213,256 
108,676 
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vi; - 17 . ARDOISE.;  

Il n'y a qu'une faible production d'ardoise au Canada; elle provient des carrières 
de New Rockland, canton de Melbourne, comté de Richmond, exploitées par la New 
Rockland State Co., Ltd. 

En 1917 la production a été de 1,422 carrés évalués à $7,789 comparée à une pro-
duction de 1,262 carrés évalués à $6,223 en 1916;  

, 
Production annuelle d'ardoise. 

• 

Année civile. 	Quantité . 	Valeur. 	Année civile. 	Quantité . 	Valeur. 
, 

8 	• 	 8 	- 
1886* 	5,345 	64,675 	1902  	 19,200 
1887 	 7,357 	89,000 	1903* 	5,510 	22,040 
1888 	- 5,314 	90,689 	1904 	5,277 	23,247 
1889 	6,935 	. 119,160 	1905 	21,568 
1890 	6,368 	100,250 	1906 	24,446 
1891 ........ . 	... 	. .... 	... 	5,000 	65,000 	1907 	4,335 	20,056 
1599 	5,180 	69,070 	1908 	 2,950 	13,496 
1893  	 i 	7,112 	90,825 	1909 	 4,000 	' 19,000 
1894 	75,550 	1910 	3,959 	18,492 
1895 	 58,900 	1911 	 1,833 	8,248 
1896 	 53,370 	1912  	1,891 	8,939 
1897 	 42,800 	1913 	 1,432 	6,444 . 1898 	  . .... 	.... 	40,791 	1914 	1,075 	4,837 
1899 . 	 33,406 	1915 	 397 	2,039 
1900 	, 	12,100 	1916 	1,262 	6,223 
1901 	 9,980 	1917 	1,422 	7,789 

* Depuis 1903, en carrés, auparavant en tonnes. 

On n'a signalé aucune exportation d'ardoise depuis 1886, à l'exception des années 
1908 et 1909. 

Les importations d'ardoise pendant les douze dernières années, Ont varié d'une va-
leur de $90,000 à plus de $200,000 par année. - - 

La valeur totale des importations, pendant l'année civile 1917, a été $106,893, com-
prenant: ardoise à toiture, 3,909 carrés valant $20,785; ardoise d'école, $40,603; cra-
yons d'ardoise $8,717 et autres ardoises et articles fabriqués en ardoise $36,788. 

Importations d'ardoise pendant les années 1913 à 1917. 
- 

. Ardoise et ses produits. 	 1911 ' 	1914. 	1911 	1911 	1917. 

• 	 - 

	

8 	8 	8 	8 	
i

8 

Ardoise à toiture. 	 97,730 	91,977 	34,528 	21,335 	20,785 
Ardoise d'école 	 51,953 	54,723 	38,874 	35,887 	40,603 
Crayons d'ardoise 	, 9,166 	6,514 	4,954 	11,309 	8.717 
Ardoise de toutes sortes et ses produits 	76,625 	59,444 	30,320 	28,245 	36,788 
Manteaux de cheminées ........... 	.... - 	... ..... 	.. 	598 

	

235.474 	213.256 	108.676 	96,776 	106,893 

Exportations d'ardoise. 
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PIERRE.' 
_ 

Les statistiques données ici sur la production de la pierre comprennent les ventes 
de toutes les catégories de 'pierres employées pour construction, monuments, ornemen-
tation, pavage, bordure de trottoirs, dallages, moellons, fondations à pierres perdues, 
pierre concassée, calcaire pour castine et pour raffineries de sucre, etc., mais la pierre 
utilisée par les chaufourniers et les cimentiers n'est pas comprise. - • 

Les variétés de pierres extraites des carrières ont été classées comme granite (y 
compris le trapp, la syénite et autres roches ignées), pierre calcaire, grès et marbre. ' 
' Les rapports publiés jusqu'ici se bornent, en fait, aux travaux de carrières et à la 
production de la pierre sciée ou polie, lorsque ces opérations sont faites par les ouvriers 
des carrières. En plus de cette production de pierre par les exploitants de carrières, 
il y a sans doute une forte production entreprise par des particuliers, cultivateurs ou 
autres, pour les fondations d'habitations et des granges, pour le bétonnage, etc., au 
sujet de laquelle il serait impossible d'obtenir un rapport satisfaisant. On emploie 
aussi beaucoup la pierre dans la construction des chemins de fer et dans les travaux de 
voirie, touchant lesquels les rapports à notre usage sont probablement très incomplets. 

Au dire des rapports reçus jusqu'ici, la valeur totale de la production de pierre, en 
1917, a été de $3,240,147, contre une valeur de $3,736,412 en 1916, faisant voir une 
diminution de $496,265, soit plus de 13 pour cent. 

Le nombre des firmes qui ont fait rapport en 1917 est de 165, le nombre total des 
hommes employés 'aux travaux, de 3,002, et le montant dies salaires payé, de $1,610,598. 

Sur la valeur totale de la production de 1917, le calcaire compte pour $2,283,659, 
soit 70.5 pour cent; le granite pour $639,412, soit 19.7 pour cent; le grès pour $261,256 
ou 8.1 pour cent ; et le mrabre. pour $55,820 ou 1.7 pour cent. 

Production de pierre par province, 1917. 

Main-d'oeuvre. 

	

Provinces. 	Granite. 	Calcaire. 	Marbre. 	Grès. 	Total.' 	% 	Horn 
mes em- Salaires. 
ployés. 

- 

$ 	$ 	$ 	$ 	$ 	 $ 
Nouvelle-Écosse 	111,529 	433,987 ... ..... 	24,005 • 	569,521 	17-6 	532 	300,204 
N ou veau-Brunswick...  	61,170 	22.875  	27,105 	111,150 	3-4 	159 	43,e12 
Québec 	281,242 	625,711 	55,820 	28,820 	991,593 	30-6 	1,172 	499,515 
Ontario 	119,301 	808,638  	61,516 	992,455 	10-6 	721 	470,674 
6Ianitoba 	 301,9,8 .... 	 ... 	.... 	301,968 	9-3 	257 	148,504 
Alberta 	 • 	672 	...  	6,810 	7,482 	0-3 	6 	2,100 
Colombie britannique . .,. 	66,170 	89,808 .....  	110,000 	265,978 	8-2 	155 	146,368 

	

--.-4 	 -- 	- 
Total  	C.9,412 2,283,659 	55,820 261,256 3,240,147 	3,002 1,610,508 

Pour cent. 	........ 	....  	19-7 	70-5 	1-7 	8-1 	 100-0 

1 Une enquête spéciale a été entreprise par la division des Mines sur les pierres de construction et 
d'ornement au Canada, enquête confiée au professeur W. A. Parks, de l'Université de Toronto, et quatre 
rapports de cette série ont déjà paru : 	 • 

N° 100. "Pierres de construction et d'ornement du Canada, vol. 1, province d'Ontario." 
N° 280.  "Pierres de construction et d'ornement du Canada, vol. II, provinces Maritimes." 
N° 389, "Pierres de construction et d'ornement du Canada, vol. III. province de Québec." 
N° 400. "Pierres de constructiun et d'ornement du Canada, vol IV, provinces du Manitoba, de la 

Smkatchewan et de l'Alberta." 
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Production de pierre par.province, 1915. 

, 
Main-d'oeuvre. , 

Province. 	. 	Granite. 	Calcaire. Marbre. 	Grès. 	Total. 	% 	Hommes 	. . 	.. 
- 	em- 	Salaires. ' 

	

. 	 ployés. 

, 	„ 	. - 	. 	 $ 	. - 	• • 	$ 	.$ 	..$- 	 $ 

Nouvelle-Ecosse.  . 	• -  164,870 	263,803  	30,625 - 459,298 • 12.3 	: L- 580 	- 319,983 
Nouveau-Brunswick 	59,325 	6,900  	46,032 	112,257 	- 3.0 	135 	52,046 
Québec 	422,297 	799,354 118,810 	30,004 1,370,465 	36•7 	1,729 , 	790,512 
Ontario 	135,826 	' 688, 114  	33,083 	857,023 	22.9 	864 	439,981 
Manitoba 	 372, 894    	372,894 	10-0 	288 	. 198,807 . _ 
Alberta 	 257  	 257 	 
Colombie britannique 	464,949 	- 92,7e9  	6,500 	564,218 	154 	• 424 	313,991 

	

Total 	1, 247, 267 2, 224, 091 118, 810 . 146,244 3, 736, 412 	4,020 2,115,320 

Pour-cent. ‘ . . . -.. . . . ... 	.. 	. , 	33.4 	59-5 	3.2 • • 	3. 9 	 100-0 

• 

, 



Tonnes. 

8 

	

30,228 	46.250 

	

11,668 	23,348 

	

460,230 	557,087 

	

855,517 	599,854 

	

12,516 	9,228 

	

960 	672 

	

63,247 	44,482 
• 

	

1,434,372 	1,280,921 

21,414 
25,855 
3,763 

23,958 
^,568 
2,010 

27,213 

	

420,666 	569,521. 

	

9,075 	111,150', 

	

560 	991,593 

	

261,917 	992,455 	ei 
301,968 

7,482 " 

	

80,804 	265,978 

	

773,026 	3,240,147 

69,869 
5,270 

340,935 
76,696 

290,172 
4,800 

112,275 

106,781 890,017 132,168 (a) 57,234 116,489 

.24,C55 
23,696 
4,273 

25,025 
3,100 
1,650 

34,090 

814,494 

23'9 11 	100'00 39'5 1'7 275 3'3 

Construc- 
tion. 

Ornementa- 
tion et 

monuments. 

Pavés 
et 

bordures. 

Moellons. 

Tonnes. 	Valeur. 

Castine. 	• 

Tonnes. 	Valeur. 

Pierre concassée. 
Désignation." 

Valeur. 

Valeur 
total. 

Granite 	  
Calcaire 	  
Marbre 	  
Grés 	  

194,402 
487,820 
55,000  

152,795 

320,958 
1,084,851 

120 
" 	28,443 

.. • 	. 	639,412 

	

772,866 	2,283,659 

	

160 	55,820 
261,256 

239,095 
985,256 

460 
55,910 

814,334 
160 

32,588 
29,117 

45,076 

43,229 
30,769 

42,491 

44,258 
5,501 

7,475 

150 
800 

20,849 
25,435 

417,725 
2,250 

660 
303,877 

89,982 

21,172 
46,802 
58,399 

4,595 

1,200 

Provinces. 

Nouvelle-Ecosse. 
Nouveau-Brunswick 
Québec 	  
Ontario 
Manitoba. 	  
Alberta. 	 
Colombie britannique- 

Total 

Pour-cent    	

129,069 
3,099 

Production par province des diverses catégories de pierre et leur emploi, 1917. 

, (a) Dont $39,532 se rapportent aux pavés. 



. 	. 

• 

Production par province des diverses catégories de pierre et leur emploi, 1916. 

$ 
Granite 	  
Calcaire. . 	  

Marbre 
Grès. 

297,165 
1,049,219 

15,41P 
46,721 

75,577 
3,158 

103,400 
.951 36,853 

1,586 
55,745  

119,239 
' 	6,416 

Désignation. Construc- 
tion. 

Ornementa- 
tation et 

monuments 

Pavés 
et 

bordures. 

, Moellons Pierre concassée. Castine. 
Valeur 
totale. 

Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. Tonnes. Valeur. 

.824,110 480,230 

Provinces. 

Nouvelle-Eco se 	  
Nouveau-Brunswick 	  
Québee 	  
Ontario 	 
Manitoba 	  
Alberta 	  
Colombie britannique 	 

Total 	  

Pour-cent 	  

5,515 
1,230 

49,716 
20,878 

76,652 
58,428 
48,020 
60,754 
5,732 

325,343 100 

183,0S6 

4 . 9 

507,139 
629,650 

1,247,267 
2,224.091 

118,810 
146,244 

396,203 
104,049 

74,677 

299,910 
60,161 

53,529 

424,873 
1,387,235 

27,461 
. 29,772 

8 
67,475 

1,673 

8,190 

574,929 77,339 

20 

107,202 
6,970 

445,031 
70,734 

358,112 

185,533 

1,173,642 

314 

' 13,970 
2,300 

800,407 
977,113 

14,021., 
643 

60,891 

1,869,344 

• 22,1510 
6,900 

721,026 
602,19' 

9,906 
257 

42,719 

1,408,515 

371 

250,143 

127,318 

92,769 

480,230 

129 ' 

459,298 
112,257 

1,370,465 
857,023 
372,894 

257 
564,218 

3,736,412 

cy, 

11'1 

213,097 

413,600 824,110 

62,312 
41,412 
32,393 
29,480 
4,876 

465,831 

188,820 

169,459 



Pierre:-
Concassée  
Ornementation, 

brut 	 
Construction, d 

brute 	 
Pierres de toute 

Année civil 

•	 1908 	 
1909. 
1910 ..... 	. 
1911 	 
1912.. 	.. 

255 

Exportations et importations..-En  1917, les exportations de pierre du Canada ont 
été évaluées à $126,882, contre une valeur de $143988, en 1916. Le principal article 
dans l'exportation de la pierre pendant les quelques dernières années a été la pierre à 
bâtir, brute ou dressée, dont les exportations se chiffraient, en 1917, à 139,153 tonnes 
évaluées à $122,430. Il eut aussi uhe exportation de granite d'ornementation, arbre, 
etc., brut, de 330 tonnes évaluées à $359; pierre concassée, 2,308 tonnes évaluées à 
$2,277; et de pierre dressée de toutes sortes pour une valeur de $1,816. 

Les exportations des différentes catégories de pierre au cours des trois dernières 
années, selon les documents des Douanes, ont été comme suit : 

Exportations de pierre pendant les années civiles 1915, 1916 et 1917. 

1915. 	 , 	1916. 	' 	1917. 
, 

l'etàes 	 Petites 	 Petites 

	

Valeur. 	 Valeur. 	 Valeur.tonnes. 	 tonnes. 	 tonnes. 

• $ 	' 	 ' 	$ 	 .$ 

	

. 	, • - 

	

..... . 	, 	. 	42,716 	21,453 	26,754 	27,611 	2,30s 	2,277 
granite, marbre, etc 	, 

29,976 . 	12,764 	15,967 	7,989 	330 	359 
* 

	
sable, calcaire, etc., 	- 
. 	 • 	35,801 ' 	28,910 	128,453 	103,796 	139,153 	122,430 

sortes, dressées 	 6,650  	 4,592  	1,816 

	

72,777  	143,988  	126,8e 

Exportations de pierre et de marbre, dressés ou bruts. 

L • 	Dressé. 	Brut. 	Année civile. 	Dressé. 	Brut. 

	-,- 

	

 	815,194 	$36,820 	1913  ' 	 $7,381 	$86,459 
	• 	33,598 	24,087 	 ' 1914..... 	 69,958 

	

5,352_ 	22,219 	1915. 	. 	6,650 	66,127 

	

1,436 	26.899 	1916: 	. 	. 	4,592 	139,396 

	

2,621 	30,621 	1917 . '. 	. 	1,816 	125,066 

Les importations de pierre sont classées comme suit: la pierre à bâtir de toute 
sorte, excepté le marbre; la pierre de rebut ; les produits manufacturés de granite et 
d'autres pierres, et le marbre et ses produits. 

La valeur totale des importations pendant l'année 1917 ont été de $764,658 contre 
une valeur de $587,304, en 1916. 



Importations. 

497,709 

256 

Le détail des importations est donné aux tableaux suivants: 

Importations totales durant les années civiles 1916-1917. 

1916. 1.917. 

Petites 
• tonnes. Valeur. - 

Petites 
tonnes. Valeur. 

; 

'Pierre à bâtir, brute 	  
'Pierre à bâtir, dressée 	 
'Pierre de rebut 	  
Granite, scié seulement. 	 
Granite, produits inanufacteés de 	  
Produits manufacturés de pierre, n.d 	 
Marbre et produits manufacturés de- ,• 

Marbre scié ou dégrossi au sable, non poli. 	 
Marbre brut non martelé ou sculpté 	  
Marbre, produits manufacturés de, n.d.. 

363,682 

$ 

_ 68,939 
- 43,410 

169,877 
5,049 • 

91,939 
36,241 

92,414 
35,792 
43,643 

. 	$ 

113,008 
63,126, 

\ 256,182 
3,189 

80,299 
49,157 

121,644 
24,553 
53,500 

764,658 587,304 

Dallages, granite, grés brut et toute pierre à bâtir non martelée sciée ou sculptée. ; 
2  Dallages, et toute autre pierre de construction, sciée ou dressée ou partiellement dressée. 	' 
3  Pierrailles non sciées, martelées ou sculptées, impropres pour dallages, pierre à bâtir ou pour pavage. 

Importations annuelles de. pierre. 

Produits 

	

Pierre de construct. 	manufac- 	, 

	

turés de 	 Valeur 
Année civile.  	granite, 	Marbre. 	Pierraille. 	totale.  

Brute. 	Dressée. 	etc" bices  . 

	

à pavés. 	 ' 

$ 

1907 	73,14b 	885,683 	$161,250 	8254,897 	$79,371 	$654,341 
1908.  	64,607 	72,575 	196,717 	. 245,448 	34,746 	614,093 
1909 	102,470 	' 178,087 	221,097 	182,147 	54,423 	, 733,229 
1910 	125,531 	188,064 	266,313 	267,215  	845,123 
1911. 	' 	 85,084 	'307,784 	272,512 	384,252 	91,214 1,140,846 
1912 	 117,037 	451,635 	309,386 	475,926 	113,159 1,467,143 
1913 	105.576 	464,540 	302,398 	577,028 	191,307 1,640, 849 
1914 	72.147 	252,563 	240,015 	465,563 	222,581 1,252,869 
1915.. 	 51,249 	57,761 	180,188 	152,454 	94,521 	539,173 
1916 	- 	68.939 	43,410 	133,229 	171,849 	169,877 	587,304 
1917 	113,008 	63,126 	132,645 	199,697 	256,182 	764,658 
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GRANITE. 

La production de granite, comprenant trapp, syénite, etc., en 1917, selon les rapports 
reçus de 47 firmes en activité, a été évaluée à $639,412 contre une production de $1,247,- 
267 en 1916. 

Valeur de la production de granite par province, 1917. 

	

Monu- 	 Moellons. 	Concassé. etms. 	ment ou Bordu- 
Province. 	. 	truCtion 	°nie" 	les  " 	 Total. 

	

menta- 	pavés. 	Petites Valeur 	Petites  Valeur. 

	

tion. 	 tonnes. 	' 	tonnes. 

8 	8 . 	 8 	 8 	 8 	8 
Nouvelle-Ecoase 	52,536 	2±,172 	150 	7,983 	4,742 	21,467 	32,929 	111,529 
Nouveau-Brunswick.  	3,900 	46,802 	800 	300 	120 	7,068 	9,548 	61,170 
Québec 	134,805 	58,095 	23,278 	856 	513 	44,874 	64,551 	281,242 
Ontario.  	886 	1,800 	20,030  	187,302 	06, V" 	119,301 
Colombie britannique. 	 2,275 	1,200  	34,090 	27,213 	60,247 	35,482 	66,170 

Total 	'  	194,402 129,069 	44,258 	43,229 	32,588 320,958 239,095 	639,412 

Valeur de la production de granite par province, 1916. 

	

Monu- 	 Moellons. 	Concassé. cons _ 	ment ou Bordu- 

	

Province:. 	 truction 	orne- 	res  ou ' Total. 

	

menta- 	pavés. 	Petites Valeur. Petites  Valeur. 

	

tion. 	' 	tonnes. 	tonnes. 	 ' 

	

- 	 . 
. 	8 	8 	8 	 8 	 8 	8 

Nouvelle-Ecosse 	97,750 	785 	.5,515 	62,350 	49,470 	7,750 	11,310 	161,870 
Nouveau-Brunswick 	  (955,595 	1,230 	450 	2,500  	59,325 
Quebec 	230,356 	15,537 	41,226 	8,050 	4,825 138,305 130,353 	422,297 
Ontario 	3,560 	19,505 	10 	18 217,927 112,743 	135,826 
Colombie britannique. ,.. 	157,033 	100  	325,343 243,097 	60,891 .42,719 	464,949 

Total  	507,139 	75,577 	67,476 396,203 299,910 424,873 297,165 1,247,267 

(9 La valeur de la pierre 'finie" à St-George a été évaluée à $113,745. 

Production annuelle de granite. 

Année civile. Valeur. Année civile. Valeur. I Année civile. Valeur. 11 Année civile. Valeur. 

1887 	  
1888 	  
1889 	 
1890 	 
1891. . 	...... 
189') 	  
1893. 	  

8 
63,309 1894 	 

142,5061 1895. 
147,305 1896 	 
79,6211 1897 	 

1898. 
70,0561 1899 .... 
89 3261 1900 	 
91,39 	1901 . 

10:,90031 1902 
84,83f. 1903 	 

106,70: 1904 	 
61,934 1905. 
81,073 1906 	 
90,54 	1907 	 
80,00( 1908 	 

155, 	1909 	 

21:,001 1910 	 
200,0■ 	1911 	 
150,00( 1912. 	 
226,305 1913. 	 
278,419 1914 	 
194,712 1915 	 
282,320 1916 	 
451,824 1917  	

3 
739,516 

1,119,865 
1,373,119 
1,653,791 
2,176,602 
1,525,553 
1,247,267 

639,412 

64724-17 
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CALCAIRE. 

Les statistiques données ici ne comprennent pas la valeur de la pierre convertie 
•en chaux par les chaufourniers, ni celle de la pierre employée dans la fabrication du 
ciment ; la production de la chaux et du ciment donnait lieu à des rapports séparés. A 
cette seule exception près la valeur totale du calcaire produite au Canada en 1917 a été 
de $2,283,659, contre $2,224,091, en 1916. 

Producton de calcaire par province, 1917. 

	

Moellons. 	Concassé, 	Castine. 
Construe- 	 , 

t t 	Bordu- 	 Valeur. 
Provincè, 	ion e 	res et 

	

ornemen- paves. 	 totale 
tation. 	

• 	
Petites 	 Pptites 

	

Valeur. 	 Valeur. 	Petites 	Valeur. 

	

tonnes. 	, 	tonnes. 	 tonnes. 

	

8 	 8 	 * 	8 	 $ 	$ . 
. 	 - 

Nouvelle-Ecosse.  	 8,761 	13,321 417,725 420, 	433,987 
N.-Brunswick.. 	 4,600 	13,800 	2,250 	9,07* 	22,875 
Québec.  	151,434 	96 	3,417 	3,250 - 	405,560 	470,531 	500 	411 	625,711 
Ontario .... . 	49,313 	5,405 	24,252 	23,299 	649,454 	468,704 303,877 261,917 	808,638 
Manitoba  	290,172  	3,100 	2,568 	12,516 	9,228 - 	301,968 
Alberta 	 960 	672 . 	 672 
Col. britannique  	 3,000 	9,000 	89,982 	80,808 	89,808 

Total  	490,919 	5,501 	30,769 	29,117 1,684,851 	985,256 814,334 772,8. 	2,283,659 

Valeur de la production de calcaire par province, 1916. 

Moellons. • 	Concassé. - 	Castine. 	, 

	

Construe- Bordu- 	 Valeur. 
• n et 

Province. 	
tio 

ornem 	res et 	 en- 	,,,..,, 
Petites Valeur. 	 Valeur. 	Valeur, 	

totale 
..tation. 	P-  ' - 	Petites 	 Petites 

	

tonnes. 	 tonnes. 	. 	tonnes. 	, 

8 	s 	 8 	 $ 	 1 $ 	s.  
Nouvelle-Ecosqe.  	 1,220 	3,660 465,831 260,11 	263,803 
N.-Brunswick 	 2,300 	6,900  	 6,900 
Québec.  	215,037 	300 	39,970 	27,568 	621,987 	556,419  	799,354 
Ontario .... .... 	59,659 	1,373 	53,347 	27,717 	747,065 	472,047 188,820 	127,31: 	688,114 
Manitoba  	353,112  	5,732 	4,876 	14,020 	9,906 169,459  	372,894 
Alberta. 	 , 	 643 	257  	 237 

 	_ Col. britannique 	 92,76 	92,769 

Total . .... 	632,808 	1,673 	104,049 	60,161 	1,387,235 1,019,219 824,110 480,230 	2.224,091 
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Production de calcaire par province, 1910-1915. 

	

Province. 	 1910. 	1911: 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 

8 	$ 	8 	 s 	s 	8 
- 

Nouvelle-F,00sse  	192,919 	245,216 	275,944 	258,719 	94,239 	255,021 
Nouveau-Brunswick 	315 	110 	 
Qtfébec  	..... 	.... 	962,429 	1,296,577 	1,187,751 	1,307,428 	1,326,943 	1,189,633 
Ontario 	722,763 	680,461 	862,052 	1,196,130 	853,906 	634,728 
Manitoba 	 328,029 	315,782 	381,572 	382,984 	346,258 	153,113, 
Alberta 	 20,000 ' 
Colombie britannique 	43,121 	56,780 	55,617 	38,830 	51,435 	79,583 

Total  	2,249,576 	2,594,926 	2,762,936 	3,204,091 	2,672,781 	2,312,081 

MARBRE. 

De 1886 à 1896, la production du marbre a été faible, n'ayant atteint que la valeur 
de $45,837 pendant le laps de ces onze années. Au cours des onze années suivantes-
1897 à 1907-on n'a publié aucun rapport de la production. Mais l'ouverture des mar-
brières de Philipsburg et South-Stukely, (Québec') et le déVeloppement des marbrières 
de l'Ontario et de la Colombie britannique, ont amené une production considérable de 

« marbre pendant les sept dernières enflées. En 1917, la valeur totale de la production a 
été portée à $55,820 comprenant: 1,210 tonnes de marbre d'ornementation évaluées à 
$55,000 et 280 tonnes de marbre concassé évaluées à $820. La production en 1916 a été 
évaluée à $118,810 comprenant : 1,034 tonnes de marbre d'ornementation, évaluées à 
$103,400; et 27,464 tonnes de marbre concassé, évaluées à $15,410. 

Production annuelle de marbre. 

Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 	Année civile. 	Tonnes. 	Valeur. 

8 	 8 
1886 ...... ....... 	.... 	 501 	9,900 	1897 à 1907 inclusivem... 	Aucune. 	Aucune. 
1837 	242 	6,224 	1908 	 125,000 
1888 	191 	3,100 	1909 	 158,441 
1Q89 	83 	 980 	1910 ........ 	.... 	...... 	.... 	.. ..... 	158,779 
1890.   . 	780 	10,776 	1911 	, 	 162,783 
1891 	 240 	1,752 	1912.  	 260,764 
1892  	240 	3,6e0 	1913 	 249,975 
1893 	590 	5.100 	1914 	132,533 
1894 	Aucune. 	Aucune. 	1915 	 153,027 
1895.  	200 	2,000 	1916 	 28,498 	118,810 
1896 	224 	2,405 	1917 	 1,490 	55,820 

Les importations de marbre pendant l'année civile 1917 ont été évaluées à $199,697, 
contre $171,849 en 1916.7 

Les importations annuelles de marbre sont données dans le tableau général des im-
portations. 

GeS. 

La valeur de la production de grès en 1917 est donnée comme étant de $261,256 con-
tre $146,244 en 1916. Une grande partie du grès est extraite des carrières pour la cons-
truction bien que de grandes quantités aient été utilisées comme moellons et pavés. 
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- Dans la production du grès se trouve compris le rendement de plusieurs carrières 
renfermant une pierre très riche en silice et relativement exempte d'oxyde de fer; ce 
produit est expédié soit concassé ou broyé et sert pour la fabrication du verre, pour des 
travaux de fonderie ou dans la fabrication du ferro-silicium. Le total des expéditions de 
ce grès concassé s'est élevé en 1917 à 28,443 tonnes valant $55,910 et cette matière pro-

' venait des carrières suivantes: Nelles Corners, comté de Haldimand, Ontario ; Pointe 
des Cascades, Vaudreuil, Québec; Melocheville, Beauharnois, Québec. Une carrière de 
cette nature a été également ouverte en 1918, à Saint-Canute, comté des Deux-Monta-
gnes, Québec. 

Valeur de la production de grès par province, 1917. 

Moellons. 	• 	Concassé. 

	

Construe- 	 Valeur 
Province. 	tion et orne- 	Pavés. 	- 	--

1- 	 totale. 

	

mentation. 	 Petites 	Valeur. 	Petites 	- aleur. Valeur. 

	

tonnes. 	 tonnes. 

8 	8 	 8 	 8 	8 
Nouvelle-Ecosse 	7,333 ' 	...  	16,672 	16,672 	: .... 	.... .......... 	24, 005 
Nouveau-Brunswick... 	1,370 «  	23,396 	25,735 	.... 	.. .. 	. 	.. 	27,105 
Québec 	 7,475  	 9,6ii 	2 i,e5 	28,820 
Ontario 	29,292  	773 	659 	18,761 	34,565 	64,516 
Alberta  	4,800  	1,650 	2,010  	6,810 
Colombie britannique.. 	110,000  	 110,000 

Total 	. 	152,795 	7,475 	42,491 	45,076 	28,443 	55,910 	261,256 

Valeur de la production de grès par province, 1916. 

Construc- 
tion et orne- 
mentation. 

Concassé. Moellons. 
Pavés. 

Valeur 
totale. Province. 

Petites 
tonnes. Valeur. Petites Valeur. tonnes. 

8 
10,253 

7.,120 

13,931 
6,500 

37,804 

14,302 
57,978 

..... 
2,397 

12,872 
38,912 

1,745 

5,000 

12,651 
12,121 

29,772 

7,500 

21,814 
17,407 

46,721 

30,623 
46,032 
30,004 
33,083 
6,t00 

Nouvelle-Ecosse 	 
Nouveau-Brunswick.. , 
Québec 	  
Ontario 	  

- Colombie britannique.. 

Total 	 

8,190 

8,190 74,677 53,529 146,244 

Valeur de la production de grés par province, 1910-1915. 

, 
Province. 	 1910. 	1911. 	1912. 	1913. 	1914. 	1915. 

8 	8 	8 	$ 	 8 	8 
Nouvelle-Ecosse 	16,425 	23,440 	20,645 	62,490 	61,124 	33,264 
Nouveau-Brunswick 	51,793 	35,337 	68,260 	70,787 	236,647 	145,177 
Québec 	450  	17,000 	36,417 
Ontario 	62,247 	54,032 	59,240 	54,738 	59,923 	19,588 
Alberta 	.. 	 ' 	240,858 	158,344 	81,391 	136,984 	60,272 	890 
Colombie britannique 	. 	130,825 	179,580 	99,816 	71,783 	51,774 	14,000 

Total,  	502,148 	451,183 	329,352 	306,782 	487,140 	249,336 
' 


